Ove Mission de repérage amiante avant
p réalisation de travaux

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
avant réalisation de travaux

Arrétés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 a R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai
2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'ao(t 2017

Numéro de rapport 66744-139276 A

Propriétaire NO
Donneur d’ordre NO

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Adresse de I'immeuble 44350 GUERANDE

Type de bien Hopital

Date de la commande 29/03/2023
La (ou les) date(s) d’exécution du repérage 31/07/2023
Date d’émission du rapport de repérage 04/08/2023

Référence du programme de travaux défini
par le donneur d’ordre

Signataire du rapport

Signature et Visa Opérateur de repérage :
GOUBAULT Antonin
DOVe Apave Diagnostics
Apave Diagnostics Le 04/08/2023
Rue des
35400 SAINT-MALO
Tel.:33(0)21474 8440
adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00098

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Des parties de 'immeuble concernées par le repérage n’ayant pu étre visitées 'opérateur de repérage n’a pu mener a
son terme la mission décrite en téte de rapport. Ce repérage devra étre complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'acces
spécifiques.

Rapport n° : 66744-139276 A
Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 1/356

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux


http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Commentaires :

Le présent document correspondant a la 1ere étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra
étre effectué a la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a
été réalisé afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront étre réalisées qu'apres
évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
apres démolition du bati.

Aucun sondages et préléevements n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, ...) en I'absence de professionnel sur
place pour garantir I'étanchéité.

Pour I'estimation quantitave il audra se référer au diagnostic gestion des déchets.
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> Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante :
Local / Partie Composant de la . . e Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision ZPSO
Salle de Sous- ~ . . Résultat d’analyse
réunion sol Poteau Platre - Papier peint (PO03) Z003
Machinerie Sous- Conduit de ventilation X2 Fibres-ciment Résultat d'analyse Z016
ascenseur sol (PO18)
Ensemble des murs Enduit - Peinture Result(lagtodzi;alyse Z019
Sas n°3 RDC
. ) Résultat d’analyse
Plafond Béton - Peinture (P022) 7020
Bure_au_des RDC Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d'analyse Z029
admissions (P032)
Dégagement A Ragréage + colle noire + Dalle de Résultat d’analyse
n1 RDC Revétement de sol sol (P0O35) Z032
Kinésithérapie | RDC Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Result(z;)tod;;alyse Z034
Sanitaire n°2 RDC Revétement de mur Colle - Faience Document consulté
Dég ar?%ment RDC Revétement de sol Ragreage + collsor;mre + Dalle de Résultat d’analyse Z032
Archives Résultat d'anal
administrative | RDC Plafond Platre - Peinture esu (lajoﬁ)”a yse 2037
S
Local ménage | RDC Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse 2029
Deg argoiment RDC Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse Z034
Local RDC Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse 2043
poubelle (P047)
D?icshqet;[z a RDC Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7043
Garage RDC Poteau Béton - Peinture Résultat d analyse 2044
(P048)
Pharmacie RDC Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse 2044
. . ) Plagque isophonique - Revétement Résultat d’analyse
Tisanerie RDC Evier bitumineux (P059) 7053
Cage . . . Résultat d’analyse
d'escalier RDC Limon Béton - Peinture (P0BS) Z059
, Cage_ R+1 Limon Béton - Peinture Résultat d’analyse Z059
d'escalier
Revétement de sol Colle - Revétement souple Résultat d'analyse Z071
(PO78)
| Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Resultelaatocégnalyse Z072
Dégagement (PO79)
n°9 Rl Résultat d’anal
Ensemble des murs Enduit - Toile de verre peinte esu (?308"1")“3 yse 2074
. . . Résultat d’analyse
Poteau Enduit - Toile de verre peinte (PO82) Z075
. Loc_al R+1 Revétement de sol Résidus de colle noire Résultat d'analyse 2077
électrique (PO84)
Deg ang%ment R+1 Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse Z072
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Logall flPeie Etage ez de Partie de composant Critere de décision Relenes
d’immeuble g construction P ZPSO
Douche R+1 Revétement de sol Colle noire - Revétement souple Result(z;t()%g)nalyse Z079
Office R+1 Revétement de sol Colle - Revétement souple Result(lagto(ég;alyse Z080
i} Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse 2072
Local ménage R+1
Ensemble des murs Enduit - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2074
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°101 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°101 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Chambre R+l Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°102 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°102 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°103 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°103 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°104 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°104 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°105 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau el Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°105 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°106 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°106 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°107 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°107 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°108 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau el Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse Z092
n°108 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Ensemble des murs Calicot - Papier peint ReSUIt?O%Snalyse 2089
Chambre (PO96)
n°109 R+l
. . Résultat d’analyse
Placard Plaque isophonique (P097) Z090
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+1 -
n°109 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse 2092
(P099)
Chambre R+1 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
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Logall flPeie Etage ez de Partie de composant Critere de décision Relenes
d’immeuble g construction P ZPSO
n°110 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°110 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°111 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse Z092
n°111 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°112 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°112 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°113 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°113 Ensemble des murs Callicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°114 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°114 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°115 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°115 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°116 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°116 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°117 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°117 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°118 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau el Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°118 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+1 Placard Plague isophonique Reésultat d’analyse Z090
n°119 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau Re1 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°119 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°120 Ensemble des murs Callicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°120 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
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Logall flPeie Etage ez de Partie de composant Critere de décision Relenes
d’immeuble g construction P ZPSO
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090

n°121 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°121 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°122 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salrl](ildzgau R+1 Ensemble des murs Calicot - Revétement souple Résultat d’analyse 2089
WC 122 R+1 Ensemble des murs Callicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°123 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°123 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°124 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°124 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°125 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°125 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°126 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau el Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°126 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R+l Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°127 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau el Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°127 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
wWC R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
. ; +

Handicapeés Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
) Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2094

Local linge R+1
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Secrétariat R+l Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089

- +

médical Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse 2029
Revétement de sol Colle - Revétement souple Résultat d’analyse Z071
Entrée R+1 Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse 2072
Ensemble des murs Enduit - Peinture goutelette Resu';?l%g; alyse Z096
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse 2029
Utilités sales R+1 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
. Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089

Matériels R+1
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse 2029
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Local / Partie

Composant de la

Référence

. Etage . Partie de composant Critere de décision
d’immeuble g construction P ZPSO
. " Résultat d’analyse
Revétement de mur Colle - Faience (P101) 2094
Bureau R+l Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2094
infirmiers Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Presc?irnastlon R+1 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Bur_eau R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
surveillants
Préparation R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2094
soins Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Bureau . . . . ,
Lo R+2 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
infirmiers
Deg ﬁ%ﬂnent R+2 Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse Z072
Douche R+2 Revétement de sol Colle noire - Revétement souple Résultat d’analyse Z079
i Ensemble des murs Enduit - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2074
Local ménage R+2
Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse 2072
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7094
Deppt R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
matériels
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse Z029
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Utilités sales R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse Z029
Chambre R2 Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°202 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°202 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°203 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau 42 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°203 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°204 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re2 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°204 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°205 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau Re2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°205 Ensemble des murs Callicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 7089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°206 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau 42 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse Z092
n°206 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°207 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
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chs:al Hreie Etage Composant_de la Partie de composant Critere de décision REicEnss
d’immeuble construction ZPSO
Salle d'eau Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°207 R+2 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°208 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°208 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°209 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°210 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°210 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
n°211 R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°211 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°212 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°212 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°213 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°213 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°214 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
n°214 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°215 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Resultat d’analyse 2092
n°215 Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Chambre R2 Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
n°216 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Salle d'eau R2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
n°216 Ensemble des murs Callicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 7089
d'(acs?:%.ﬁer R+2 Limon Béton - Peinture Résultat d’analyse Z059
Salle a R . . ,
manger R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Repos R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Cf:]zj;nlt;re R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
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Logall flPeie Etage ez de Partie de composant Critere de décision Relenes
d’immeuble g construction P ZPSO
sz?l%re R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
C?]?g]z%re R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre A R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Salle d'eau A R+2
Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre B R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Salle d'eau B R+2
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 2089
Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre C R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Salle d'eau C R+2 - - -
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre D R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Salle d'eau D R+2
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre E R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Salle d'eau E R+2
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Placard Plagque isophonique Résultat d’analyse Z090
Chambre F R+2
Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 7092
Salle d'eau F R+2 - - -
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
. A_ccu_ell R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
infirmiers
Bur.eau R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
surveillants
Salle . ) . , ,
T R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
d'activités 1
Salle . . . , ,
L R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
d'activités 2
Douche R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Douche R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Bureau R42 Revétement de mur Colle - Faience Reésultat d’analyse 2092
A - +
meédecin 3 Ensemble des murs Callicot - Papier peint Résultat d’analyse 2089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Exasrgiennss et R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse 2029
Local de R2 Revétement de mur Colle - Faience Reésultat d’analyse 2094
. +
menage Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse 7089
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Local / Partie

Composant de la

Référence

(P134)

d'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision 7PSO
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
Salle de repos 5 Placard Plague isophonique Résultat d’analyse Z090
et R+
transmitions Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de sol Colle noire - Dalles de sol Résultat d’analyse Z029
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
WC . R+2
Handicapés Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 7089
Salle de bains R+1 Ensemble des murs Calicot - Revétement souple Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2094
Stockage R+1
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Poteau Enduit - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z075
Dégagement R2 Revétement de sol Colle - Revétement souple Résultat d’analyse Z071
niz Ensemble des murs Enduit - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z074
Revétement de sol Colle + ragréage - Dalles de sol Résultat d’analyse 2072
Local N . . ) ,
. . R+2 Revétement de sol Résidus de colle noire Résultat d’analyse 2077
électrique
Bureau R2 Placard Plaque isophonique Résultat d’analyse Z090
surveillants Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse 7089
Réserve n°5 R+2 Ensemble des murs Calicot - Papier peint Résultat d’analyse Z089
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse 2092
WC n°10 R+2 - - -
Ensemble des murs Calicot - Toile de verre peinte Résultat d’analyse Z089
Escaliers de R+2 Limon Béton - Peinture Résultat d’analyse Z059
secours
. . Résultat d’analyse
Poteau Béton - Peinture (P113) 7106
Facade Ouest Exterie Poutre structure Béton - Peinture Reésultat d'analyse 7108
ur (P115)
. . . Résultat d’analyse
Murs Joint de dilatation (P117) Z110
Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse 2044
Structure poutre Béton - Peinture Result(a;)tldzg; alyse 7118
Extérie
Facade Sud Ré ;
ur ftn - Dai ésultat d’analyse
Murs Béton - Peinture (P126) Z119
. . ) ) Résultat d’analyse
Murs Joint de dilatation - Peinture (P127) 7120
. . Résultat d’analyse
Murs Béton - Peinture (P129) 7122
Structure poutre Béton - Peinture Résultat d’analyse 7118
Facades Est EXLer“e Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse 2044
. . Résultat d’analyse
Murs Béton - Peinture (P133) 7122
Murs Joint de dilatation - Peinture Résultat d’analyse 7120
Murs Joint de dilatation Résultat d’analyse Z110
. Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse 7106
Facades Nord Extérie
acades Nor ur Poutre structure Béton - Peinture Résultat d’analyse 7108
Mur Béton - Peinture Résultat d'analyse Z125
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Leezl i el Etage CEmpesEalL @l |2 Partie de composant Critere de décision REicEnss
d’immeuble 9 construction P ZPSO
) . Ensemble des marches Béton Résultat d'analyse 7126
Escaliers Extérie (P139)
extérieur Nord ur 2 '
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d'analyse 2127
(P136)
> Liste des éléments non inspectés :
(Impossibilité technique d’effectuer un prélévement et/ou un sondage)
Local /
Partie Etage | Composant de la construction Partie de composant Justification
d’immeuble
Réserve Bloc de béton creux + joint -
ne1 RDC Ensemble des murs Peinture
Réserve Bloc de béton creux + joint -
o2 RDC Ensemble des murs Peinture
Local RDC Ensemble des murs Bloc de béton creux + joint -
technique Peinture
Réserve RDC Ensemble des murs Bloc de béton creux + joint -
n°3 Peinture
TGBT RDC Ensemble des murs Bloc de béton creux + joint -
Peinture
WC n°10 R+2 Revétement de sol Colle - Dalles de sol blanche
pois rouge

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :
Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu’une fois complété :
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en
s’assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
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! Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’'étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de 'ordre de mission : 66744-139276 Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : NO

Adresse du propriétaire :

Représenté par :

Donneur d’ordre : NO

Accompagnateur : Aucun

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur GOUBAULT Antonin

N° de certification de I'opérateur : C3416 Organisme : QUALIXPERT

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO
N° de Siret : 48333631900098

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination :

28 Avenue Pierre de la Bouexiéere

Adresse compléte : - 44350 GUERANDE

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)

Date du permis de construire : SO Date de la construction : SO
Béatiment : H Etage : Sous-sol au r+3
Escalier : SO Porte : SO

Fonction principale du batiment : Hopital N° de lot :

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

-I Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse : Eurofins Analyse pour le Batiment Nord
Adresse du laboratoire : 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT
Numéro d’accréditation : 1-1593

- Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d’ouvrage a inspecter :

Curage complet.
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g Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer, conformément a I'annexe1 de
I'arrété du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou
composants de
la construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a
sonder

Peintures décoratives

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Plaques ondulés

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Eléments associés aux
facades

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

3 - Parois verticales intérieures

et planes - I
p Plagues en matériaux bitumineux
Revétements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, Ardoises composites hors fibro ciment
bardeaux - - "
bitumineux Ardoises en fibro ciment
Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Eléments Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
associés a la . .
toiture Conduits d'eaux pluviales

Murs et cloisons
magonnés

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage

Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu

Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a I'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Poteaux

Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment,
matériaux sandwich...), coffrages perdus

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous

Pare-vapeur, pare pluie

toiture

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de
toiture terrasse

Parties planes : revétements bitumineux (bandes, lés...),
écrans de semi-indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Fenétres de toit,

Mastics (vitriers, bitumineux...)

lanterneaux,
verrieres

Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre

Sous couches des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes
de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton,
fibres-ciment

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Facades légéres, murs
rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments
de remplissage

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses

Revétements intérieurs anti-condensation (hors
peintures)

Gaines et coffres
verticaux

Flocages

Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés)

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection
thermique ou
acoustique sous
bardage

Flocages, enduits projetés

Carton-amiante

Facades lourdes y
compris poteaux

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis
extérieurs

Portes coupe-feu,
pare-flamme,
isothermiques,
frigorifiques

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et
sur serrurerie)

Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakélite

Isolants intérieurs des portes

Revétements plastiques épais (RPE)

Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants

Eléments en magconnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire

Garnissage des joints de dilatation

Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Sous couches des tissus muraux, moguettes murales
ou les vinyles

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
revétements durs en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage,
primaire d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)

Revétements bitumineux

Peintures intumescentes

Joints de dilatation

Couvre-joints

4 - Plafonds et faux plafonds

Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries
extérieures

Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, etc.)

Plafonds

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite)

Bandes calicot
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Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques
de platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants au
feu

Résines

Colles de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage et joints de carrelage

Poutres et charpentes

Flocages

Clapets / volets
coupe-feu

Clapets (tunnels, lames, joints)

Volets coupe-feu y compris ossature

Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets
coupe-feu

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Vide-ordures

Conduits et vidoirs en fibres-ciment

Joints d'étanchéité des trappes

Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment,
matériaux sandwich)

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Portes et cloisons
palieres

Panneaux dans les portes paliéres

Panneaux des cloisons palieres

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Jonctions avec la facade, calfeutrements, joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure)

Gaines et coffres
horizontaux

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Bandes calicot

Parois des
équipements

Plagues, panneaux décoratifs (habillages cabines,
joues des escaliers mécaniques...)

Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)

Isolants

Colles

Joints

Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Faux plafonds

Panneaux et plaques

Matériels en
machinerie

Freins d'ascenseurs

Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type contacteurs,
sélecteurs, coupe-circuits...

Tresses

Joints plats

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

8 - Equipements divers et accessoires

Pare vapeur

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau
de faux plafond

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)

Suspentes et
contrevents

Flocages

Protections en platre

Peintures intumescentes

Chaudieres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, & charbon,
Groupes électrogénes

Flocages

Bourres

Tresses

Calorifugeages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour
brides

Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

Dalles de sol

Convecteurs et
radiateurs électriques

Isolants thermiques cartonnés

Tresses des diffuseurs

Nez de marche

Fusibles & broche

Carton, tresse

Dalles moquettes avec entre couche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Canalisations
électriques
préfabriquées

Isolants

Colles bitumineuses

Coffres-forts

Portes et parois

Colles non bitumineuses

Moquette

Portes de placard,
baignoires et éviers
métalliques

Plaques souples bitumineuses anti vibratiles

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

Peintures de sol

Jardiniéres, bac a sable
incendie

Eléments en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

9 - Fondations et soubassements

Revétements de sols sportifs

Etanchéité des murs
enterrés

Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Parois verticales et
horizontales enterrées

Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Enduit de cuvelage

Conduits et fourreaux

Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Rebouchages autour de conduits (principalement IGH
et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons

Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

Voiries

Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie
bitume), asphaltes

Matelas

Espaces sportifs

Revétements de sols

Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles
de calorifugeage

Aménagements
extérieurs

Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...)

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs
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! Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
'immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des préléevements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de préléevement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a l'eau a l'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
I'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants & usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immédiate des travaux et
d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante — Partie privative qui
doivent étre mis a jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de 'INRS et de 'OPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, 'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de I'acces au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition :  Néant

” Dates et Nature des visites sur site

Néant

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet
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-I Rapports précédemment réalisés

Société Référence Date

Objet

Conclusions

APAVE 21373178 28/10/2022

Rapport de mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble béati

Dans le cadre de la mission décrit
en téte de rapport, il a été repéré
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

! Résultats détaillés du repérage

! Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

> Liste des locaux / Parties d’immeuble visités
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Salle de réunion Sous-sol
Kitchenette Sous-sol
Rangement n°1 Sous-sol
Sas n°l Sous-sol
Sanitaire n°1 Sous-sol
WC n°1 Sous-sol
WC n°2 Sous-sol
Armoire électrique Sous-sol
Sas n°2 Sous-sol
Archives Sous-sol
Machinerie ascenseur Sous-sol
Sas n°3 RDC
Hall RDC
Hall d'accueil RDC
Bureau accueil RDC
Bureau n°1 RDC
Bureau des admissions RDC
Bureau technique qualité RDC
Salle de réunion "Le Corbier" RDC
Dégagement n°l RDC
Kinésithérapie RDC
Bureau kinésithérapeute RDC
Ergothérapie RDC
Rangement matériel kinésithérapie RDC
Sanitaire n°2 RDC
WC n°3 RDC
WC n°4 RDC
Dégagement n°2 RDC
Dégagement n°3 RDC
Vestiaire Homme RDC
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Archives médicales RDC
Archives administratives RDC
Douche RDC
Vestiaire Femme RDC
Local M.E.A RDC
Local ménage RDC
Dégagement n°4 RDC
Dégagement n°5 RDC
Réserve n°1 RDC
Réserve n°2 RDC
Local technique RDC
Réserve n°3 RDC
TGBT RDC
Stockage pharmacie RDC
Local poubelle RDC
Réserve n°4 RDC
Sous station chaufferie RDC
Déchets a risque RDC
Garage RDC
Accueil patients RDC
Guichet RDC
Bureau pharmacie n°1 RDC
Bureau pharmacie n°2 RDC
Pharmacie RDC
Pharmacien RDC
Salle de pause RDC
WC n°5 RDC
Dégagement n°6 RDC
Piéce n°1 RDC

Piéce n°2 RDC

Piéce n°3 RDC

Local entretien RDC
Bureau n°1 RDC
Bureau n°2 RDC
Bureau n°3 RDC
Bureau n°4 RDC
Bureau n°5 RDC
Bureau n°6 RDC
Bureau n°7 RDC
Gaine électrique RDC
Escalier CAPS RDC
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local Serveur RDC
Tisanerie RDC
WC personnels RDC
WC public RDC
Cage d'escalier RDC
Cage d'escalier R+1
Dégagement n°7 R+1
Sas n°4 R+1
Gaine électrique R+1
Bureau médecin 2 R+1
WC n°6 R+1
SSR HTP Salle d'activités R+1
Salon R+1
Salle de repos et transmissions R+1
HTP SSR R+1
Chambre n°128 R+1
Salle d'eau n°128 R+1
Chambre n°129 R+1
Salle d'eau n°129 R+1
Chambre n°130 R+1
Salle d'eau n°130 R+1
Chambre n°131 R+1
Salle d'eau n°131 R+1
Bureau surveillante R+1
Dégagement n°9 R+1
Local électrique R+1
Dégagement n°8 R+1
WC n°7 R+1
Douche R+1
Office R+1
Laverie R+1
Local ménage R+1
Chambre n°101 R+1
Salle d'eau n°101 R+1
Chambre n°102 R+1
Salle d'eau n°102 R+1
Chambre n°103 R+1
Salle d'eau n°103 R+1
Chambre n°104 R+1
Salle d'eau n°104 R+1
Chambre n°105 R+1
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage

Salle d'eau n°105 R+1
Chambre n°106 R+1
Salle d'eau n°106 R+1
Chambre n°107 R+1
Salle d'eau n°107 R+1
Chambre n°108 R+1
Salle d'eau n°108 R+1
Chambre n°109 R+1
Salle d'eau n°109 R+1
Chambre n°110 R+1
Salle d'eau n°110 R+1
Chambre n°111 R+1
Salle d'eau n°111 R+1
Chambre n°112 R+1
Salle d'eau n°112 R+1
Chambre n°113 R+1
Salle d'eau n°113 R+1
Chambre n°114 R+1
Salle d'eau n°114 R+1
Chambre n°115 R+1
Salle d'eau n°115 R+1
Chambre n°116 R+1
Salle d'eau n°116 R+1
Chambre n°117 R+1
Salle d'eau n°117 R+1
Chambre n°118 R+1
Salle d'eau n°118 R+1
Chambre n°119 R+1
Salle d'eau n°119 R+1
Chambre n°120 R+1
Salle d'eau n°120 R+1
Chambre n°121 R+1
Salle d'eau n°121 R+1
Chambre n°122 R+1
Salle d'eau n°122 R+1
WC 122 R+1
Chambre n°123 R+1
Salle d'eau n°123 R+1
Chambre n°124 R+1
Salle d'eau n°124 R+1
Chambre n°125 R+1
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Salle d'eau n°125 R+1
Chambre n°126 R+1
Salle d'eau n°126 R+1
Chambre n°127 R+1
Salle d'eau n°127 R+1
Utilité sales R+1
WC Handicapés R+1
Local linge R+1
Secrétariat médical R+1
Entrée R+1
Escalier de secours R+1
Lingerie R+1
Salle de bains R+1
Utilités sales R+1
Matériels R+1
Bureau infirmiers R+1
Préparation soins R+1
Bureau surveillants R+2
Préparation soins R+2
Bureau infirmiers R+2
Dégagement n°10 R+2
Dégagement n°11 R+2
WC n°9 R+2
Douche R+2
Office R+2

Local ménage R+2
Bureau intervenants RDC
Lingerie R+2
Salle de bains R+2
Dépot matériels R+2
Utilités sales R+2
Chambre n°202 R+2
Salle d'eau n°202 R+2
Chambre n°203 R+2
Salle d'eau n°203 R+2
Chambre n°204 R+2
Salle d'eau n°204 R+2
Chambre n°205 R+2
Salle d'eau n°205 R+2
Chambre n°206 R+2
Salle d'eau n°206 R+2
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Chambre n°207 R+2
Salle d'eau n°207 R+2
Chambre n°208 R+2
Salle d'eau n°208 R+2
Chambre n°209 R+2
Salle d'eau n°209 R+2
Chambre n°210 R+2
Salle d'eau n°210 R+2
Chambre n°211 R+2
Salle d'eau n°211 R+2
Chambre n°212 R+2
Salle d'eau n°212 R+2
Chambre n°213 R+2
Salle d'eau n°213 R+2
Chambre n°214 R+2
Salle d'eau n°214 R+2
Chambre n°215 R+2
Salle d'eau n°215 R+2
Chambre n°216 R+2
Salle d'eau n°216 R+2
Cage d'escalier R+2
Gaine électrique R+2
Bureau médecin 1 R+2
Bureau médecin 2 R+2
WC n°8 R+2
Salle a manger R+2
Repos R+2
Chambre n°217 R+2
Salle d'eau n°217 R+2
Chambre n°218 R+2
Salle d'eau n°218 R+2
Chambre n°219 R+2
Salle d'eau n°219 R+2
Chambre n°220 R+2
Salle d'eau n°220 R+2
Chambre A R+2
Salle d'eau A R+2
Chambre B R+2
Salle d'eau B R+2
Chambre C R+2
Salle d'eau C R+2
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Chambre D R+2
Salle d'eau D R+2
Chambre E R+2
Salle d'eau E R+2
Chambre F R+2
Salle d'eau F R+2
Accueil infirmiers R+2
Bureau surveillants R+2
Salle d'activités 1 R+2
Salle d'activités 2 R+2
Douche R+2
Douche R+2
Utilité sales R+2
Bureau médecin 3 R+2
Examens et soins R+2
Local de ménage R+2
Salle de repos et transmitions R+2
WC Handicapés R+2
Combles R+3
Salle de bains R+1
Stockage R+1
Dégagement n12 R+2
Sas n°5 R+2
Local électrique R+2
Bureau surveillants R+2
Réserve n°5 R+2
WC n°10 R+2
Escaliers de secours R+2
Facade Ouest Extérieur
Facade Ouest agrandissement accueil
B T —
Extérieur
Carport Extérieur
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage

> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
> Liste des éléments non inspectés :
Néant
> Liste des éléments non inspectés :
(Impossibilité technique d’effectuer un prélévement et/ou un sondage)
Lo,E:aI JIPEOT Etage |Composant de la construction Partie de composant Justification
d’immeuble
Réserve n°1 RDC Ensemble des murs Bloc de betop creux + joint -
Peinture
Réserve n°2 RDC Ensemble des murs Bloc de beto_n creux + joint -
Peinture
Loqal RDC Ensemble des murs Bloc de betop creux + joint -
technique Peinture
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chs:al VPR Etage |[Composant de la construction Partie de composant Justification
d’immeuble
Réserve n°3 RDC Ensemble des murs Bloc de beto_n creux + joint -
Peinture
TGBT RDC Ensemble des murs Bloc de béton creux + joint -
Peinture
WC n°10 R+2 Revétement de sol Colle - Da”‘?s de sol blanche
pois rouge
! Liste des matériaux et produits repérés
. . . Présence | Estimatif
L;fgln/]:fﬁf Etage Cocrgﬁ(s)tsr 32;?)?] = Partie de composant Céléiirgiso ge Z’E’esfb d'amiante de la
(oui/non) | quantité
" . Résultat d’analyse
Revétement de sol Béton (PO0S) Z008 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Result(elljto%ix;alyse Z001 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle - Carrelage (P002) 2040 Non
A . . Résultat d’analyse .
Poteau Platre - Papier peint (P003) Z003 Oui
Ensemble des murs Béton - Papier peint Result(elljto%jxf;alyse Z004 Non
) Plaque de faux- Résultat d’analyse
Salle de Faux-plafond plafond (PO0S) Z005 Non
réunion Sous-sol Poutrelle Béton Résultat d'analyse Z006 Non
(P006)
. . Résultat d’analyse
Hourdis Béton (P0O7) Z007 Non
Conduits de fluide Métal Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Compribandes Non
Ensenlble des Métal - Peinture Non
fenétres
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Beton - ggi':ﬁede VeIT® | Résultat d’analyse | Z004 Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Kitchenette | Sous-sol Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z001 Non
Calicot - Toile de Résultat d’analyse
Plafond verre peinte (PO10) Z010 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(a;)toc(i)g)nalyse Z009 Non
Conduits de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton - Papier peint | Résultat d’analyse | Z004 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Rangement Sous-sol Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
n°l Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non
Conduits de fluide Métal Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble construction décision ZPSO . o
(oui/non) | quantité

Conduits de fluide PVC Non

Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z001 Non

Faux-plafond Plaquljlzf((j)(re]éaux- Result(aIIDtOdli; alyse Z011 Non

Béton - Toile de verre | Résultat d’analyse

Ensemble des murs peinte (PO13) 2004 Non

Conduits de fluide Métal Non

Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non

Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non

o Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non

Sas n°1 Sous-sol - -

Ensemble des portes Bois - Peinture Non

Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non

Conduits de fluide PVC Non

Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z001 Non

Plaque de faux- Résultat d’analyse

Faux-plafond plafond (PO12) 2012 Non

Ensemble des murs Béton - :,gi':,etede VEITe | Résultat d’'analyse | Z004 Non

Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non

Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non

Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non

Conduits de fluide PVC Non

Conduits de fluide Métal Non

Sanitaire Sous-sol Ensemble des portes Bois - Peinture Non

n°1 Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non

Conduits de fluide Métal Non

Faux-plafond Plaqglzfgiéaux- Résultat d’analyse | 2011 Non

Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z001 Non

Conduits de fluide PVC Non

Revétement de mur Colle - Faience Result(elljtodljxf;alyse Z013 Non

Ensemble des murs Béton - g:iietede VEITe | Résultat d’'analyse | Z004 Non

Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z013 Non

Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non

plafond

Conduits de fluide PVC Non

Conduits de fluide Métal Non

WC n°1 Sous-sol Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non

Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non

Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non

Ensemble des portes Bois - Peinture Non

Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non

Conduits de fluide PVC Non

Conduits de fluide Métal Non

Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z001 Non

Ensemble des murs Beton - ggi':ﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z004 Non

Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’'analyse | Z013 Non

Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z011 Non

plafond

Conduits de fluide PVC Non

Conduits de fluide Métal Non

WC n°2 Sous-sol Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non

Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non

Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non

Ensemble des portes Bois - Peinture Non

Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non

Conduits de fluide PVC Non

Conduits de fluide Métal Non

Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z001 Non

Armoire Sous-sol | Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z004 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
électrique Hourdis Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide PVC Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z001 Non
Ensemble des murs | 2SO ;gi'rlﬁede VeIT® | Résultat d'analyse | Z004 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2012 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d'analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Sas n°2 Sous-sol Conduits de fluide PVC Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton - Peinture Result(ellatodlg;alyse 2014 Non
Escalier Métal - Peinture Non
Garde-corps Métal - Peinture Non
Main-courante Métal - Peinture Non
. Carreaux de platre - | Résultat d’analyse
Cloisons Toile de verre peinte (PO16) 2015 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z004 Non
Hourdis Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Conduits de fluide PVC Non
Archives Sous-sol . Carreaux de platre - | Résultat d’analyse
Cloisons Toile de verre peinte (PO17) 2015 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’'analyse | Z014 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Conduits de fluide Métal Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z004 Non
Hourdis Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Conduits de fluide PVC Non
Machinerie | o oo |_Conduits de fluide Métal Non
ascenseur Conduit de ventilation Fibres-ciment Résultat d’analyse 2016 Oui
X2 (P0O18)
Résultat d’analyse
Plafond Flocage (P019) Z017 Non
Coffre horizontal Platre - Peinture Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Volets coupe feu Métal Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Result(a;todzg;alyse Z018 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des . .
Sas n°3 RDC fendtres Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Compribande Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Result(:;todzzla)nalyse Z019 Oui
. . Résultat d’analyse .
Plafond Béton - Peinture (P022) 2020 Oui
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Hall RDC Ensemble des portes ll\Dﬂlitalljé z::l?;td)ri Non
Faux-plafond q Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
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d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Ensemble des portes Compribande Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Verre Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle - Carrelage (P023) 7021 Non
Platre - Toile de verre | Résultat d’analyse
Ensemble des murs peinte (P024) 2022 Non
Conduit de fluide PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Calicot - Toile de Résultat d’analyse
Ensemble des murs verre peinte (P025) 2023 Non
. Résultat d’analyse
Ensemble des murs Béton (P026) 2024 Non
. Résultat d’analyse
Plafond Béton (P027) 7025 Non
Calicot - Toile de Résultat d’analyse
Ensemble des murs verre peinte (P028) 2023 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduit de fluide Métal Non
Hall Conduit de fluide PVC Non
d'aciueil RDC Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Ensemble des murs Bloc de béton creux Non
Ensemble des portes Compribande Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | 2023 Non
verre peinte
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Bureau RDC Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
accueil Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d’analyse 7026 Non
souple (P029)
N . Résultat d’analyse
Revétement de sol Ragréage (P030) 2027 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | 2023 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Bureau n°1 RDC Plinthes Bois - Peinture Non
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ;;eetement Résultat d'analyse | 2026 Non
EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z027 Non
Revétement de sol Revétement souple Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | 2023 Non
Bureau des RDC verre peinte
admissions Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse 7028 Non
P plafond (P031)
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d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | F1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | 022 Non
Enserrlble des Métal - Peinture Non
fenétres
Revéatement de sol Colle noire - Dalles de | Résultat d’analyse 2029 Oui
sol (P032)
Ensemble des murs | P1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | 022 Non
Plague de faux- . ;
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Bureau Ensemble des portes Bois - Peinture Non
technique RDC Ensemble des portes Verre Non
qualité Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z026 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | 2023 Non
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z027 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Result(elljtodsg;alyse Z030 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Résultat d’analyse | 2022 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle de Colle - Revétement
réunion "Le RDC Revétement de sol souple Résultat d’analyse | 2026 Non
Corbier Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Verre Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | 2023 Non
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z027 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d’analyse 2031 Non
souple (P0O34)
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Plinthes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Dégagemen RDC Conduit de fluide PVC Non
t n°1 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
A Ragréage + colle Résultat d’analyse .
Revétement de sol noire + Dalle de sol (P0O35) 7032 Oui
Trappe coupe feu Non
Main-courante Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Result(a;todsg;alyse Z033 Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Kinésithéra RDC Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
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(oui/non) | quantité
pie plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle -Siﬁ\gteetement Résultat d’analyse | Z031 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Coffre vertical Platre - Papier peint Non
Coffre horizontal Platre - Papier peint Non
EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
N Colle noire - Dalles de | Résultat d’analyse .
Revétement de sol sol (P037) 2034 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Bureau Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
klne:lljttheerap RDC Ensemble des murs Platre - Peinture Result(allatoig;alyse Z033 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle - Carrelage (PO38) Z035 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(elljtodsg;alyse Z036 Non
Bac de douche Scellement Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z036 Non
Faux-plafond Plaqglzfgi;aux- Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduit de fluide Métal Non
Ergothérapi RDC Conduit de fluide PVC Non
e Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z035 Non
Coffre horizontal Platre - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z036 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Rangement Conduit de fluide Métal Non
matériel RDC Conduit de fluide PVC Non
kinésithérap Plafond Béton Résultat d’'analyse | Z025 Non
ie Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z035 Non
Revétement de mur Colle - Faience Document consulté Oui
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
Sanitaire Ensemble des murs Plé,ltre - Pe_inture Résultat d’analyse | Z033 Non
neo RDC Faux.-plafond Met_al - Pe_lnture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal - Peinture Non
Conduit de fluide PVC Non
Conduit de fluide Métal - Peinture Non
Conduit de fluide PVC Non
WC n°3 RDC Ensemb_le des murs Plét_re - Pginture Résultat d’analyse | Z033 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Métal - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
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Faux-plafond Métal - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
o Conduit de fluide Métal - Peinture Non
WEn®4 RDC Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle -SSE\;;Fetemem Résultat d’analyse | Z031 Non
Degag:emen RDC Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
tn°2 - -
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Main-courante Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol R_agreage + colle Résultat d'analyse | Z032 Oui
noire + Dalle de sol
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z033 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
. Plaque de faux- . ,
Degtarg];fsmen RDC Faux-plafond plafond Résultat d'analyse | Z012 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Ensemble des murs Calicot - Peinture Résultat d’analyse | Z023 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(z;toig)n alyse | 7038 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Vestiaire RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Homme Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2024 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Archives RDC Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
médicales Conduits de fluide Calorlfugce)ir-eMousse Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z033 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
. Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z014 Non
Archives Calorifuge - Mousse
administrati RDC Conduits de fluide r?oire Non
ves Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
N . Résultat d’analyse .
Plafond Platre - Peinture (POA41) 2037 Oui
Ensemble des murs Calicot - Peinture Résultat d’analyse | Z023 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z038 Non
Conduit de fluide Métal Non
Douche RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Bac de douche Scellement Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z030 Non
Vestiaire RDC Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2024 Non
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Femme Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Local MEA | RDC | Conduits de fluide | C&orifuge - Laine Non
minérale
Calorifuge - . ,
Conduits de fluide Revétement Résultat d'analyse Z039 Non
S (P043)
bitumineux
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Coffre horizontal Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z033 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | 2028 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Local Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
ménage RDC Colle noire - Dalles de
9 Revétement de sol sol Résultat d’analyse | 2029 Oui
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z012 Non
plafond
Ensemble des murs Platre - ;)I’gilllqetede VEITe | Résultat d’'analyse | 2022 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Dégagemen RDC Plafond Béton Résultat d'analyse | Z025 Non
tn°4 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z031 Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Colle nowz(;l Dalles de Résultat d’analyse | Z034 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Ensemblre]odles portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Dégagemen RDC Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
tn°s Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduit de fluide PVC Non
Plague de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond (P045) 2041 Non
Bloc de béton creux + | Résultat d’analyse
Ensemble des murs joint - Peinture (PO44) 2040 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d'analyse | 2024 Non
Conduit de fluide Métal Non
Réserve n°l RDC Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2025 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z014 Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
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noire
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs BlO(.: (.je beto_n Creux + | Resultat d’analyse | Z040
joint - Peinture
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Réserve n°2 RDC Conduits de fluide Calorlfurg];gir-eMousse Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs BlO(.: (.je betop Créux+ | Resultat d’analyse | Z040
joint - Peinture
Revétement de sol Colle -Siﬁ\gteetement Résultat d’analyse | Z031 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Conduit de fluide Métal Non
Local Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
technique RDC __hoire
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Bloc_ qle beto_n Creux+ | Resultat d’analyse | Z040
joint - Peinture
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduits de fluide Calonfuggir-eMousse Non
Réserve n’3 RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs BlO(.: Qe beto_n Creux+ | Resultat d’analyse | 2040
joint - Peinture
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z031 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2024 Non
Conduit de fluide PVC Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Revétement de sol Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z014 Non
Conduit de fluide Métal Non
TGBT RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs BlO(.: Qe beto_n Creux+ | Resultat d’analyse | 2040
joint - Peinture
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d’analyse | Z031 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2041 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Stockage Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
pharma?:ie RDC Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | 2021 Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z005 Non
plafond
Revétement de mur Colle - Faience Result(:laatoddfg)nalyse 2042 Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Local Conduit de fluide PVC Non
oubelle RDC Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
P Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
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Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(alltocils; alyse 7043 Oui
Plafond Styrodur Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Réserve n°4 RDC Ensembltrelodles portes Métal - Peinture Non
Plafond Styrodur Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Conduit de fluide Calorifuge - Laine Non
minérale
Bloc de béton creux + . ,
Ensemble des murs joint - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z024 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Sous Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
; Conduit de fluide PVC Non
station RDC - - Z
chaufferie Conduit de fluide _ Métal Non
Conduits de fluide Calorifuge - Mousse Non
noire
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
. . Calorifuge - Laine
Conduit de fluide minérale Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z043 Oui
Déchets a RDC Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
risque Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z024 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Garage RDC Conduit de fluide PVC ResUatdanalyss Non
Poteau Béton - Peinture (P048) 2044 Oui
) Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond (P049) 2045 Non
Plafond Laine minérale Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs BlO(.: qle betqn Creux+ | Résultat d’analyse | Z040 Non
. joint - Peinture
Accuell RDC Plague de faux-
patients Faux-plafond qplafond Résultat d'analyse | 2041 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse Z046 Non
(P050)
Bloc de béton creux + . ,
Guichet RDC Ensemble des murs joint - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse | Z041 Non
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plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z046 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs BlO(j:o(ijr?t t_)eptg?ntcur:eéJx * Résultat d’analyse | Z040 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2041 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Bureau Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
pharmacie RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
n°1 Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z042 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z046 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
En?:rzrékt):(eesdes Métal - Peinture Non
Ensemble des murs Bloﬁo?ﬁt t_)eFEg?n;:ur?eux * Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2042 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’'analyse | Z041 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Bureau Conduit de fluide PVC Non
pharmacie RDC Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
n°2 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z046 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensenlble des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs BlO(.: (_je betoh creux + Résultat d’analyse | Z040 Non
joint - Peinture
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z044 Oui
Pharmacie RDC Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z041 Non
plafond
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z046 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
En?errlble des Métal - Peinture Non
enétres
Pharmacien RDC Ensemble des murs | Bloc de béton creux + | Résultat d’'analyse | Z040 Non
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joint - Peinture
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z041 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | 2021 Non
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z046 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Compribande Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z046 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Salle de Ensemble des :
pause RDC fenétres Compribandes Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | 2023 Non
verre peinte
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des . .
fendtres Métal - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z046 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
WC n°5 RDC Revétement de sol CoII_e - Calfrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | 2023 Non
verre peinte
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de taux- Résultat d’analyse | Z051 Non
plafond platre
Conduits de fluide Métal Non
Revétement de sol CO”? * ragreage - Résultat d’analyse | 2047 Non
Revétement souple
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Degagoemen RDC EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
tn°6 fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Enduit - Toile de verre . ;
Poteau peinte Résultat d’analyse | Z050 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Enduit -F')I'eoilrl](teede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
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Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
N Colle + ragréage - | Résultat d’analyse
Revétement de sol Revétement souple (P051) 2047 Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d'analyse | Z006 Non
En?emAbIe des Métal - Peinture Non
enétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse 2048 Non
s o verre peinte (P052)
Piéce n°1 RDC
Ensemble des .
fend Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit - To_|Ie de verre | Résultat d’analyse 2049 Non
peinte (PO53)
Enduit - Toile de verre | Résultat d’'analyse
Poteau peinte (PO54) Z050 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond platre (P055) Z051 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z048 Non
verre peinte
Ensemble des . .
fendtres Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
. o Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Piece n®2 RDC Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol CO"? rragreage - | pasultat d’analyse | 2047 Non
Revétement souple
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Enduit _;—é)i::?ede VEITe | Resultat d’'analyse | 2049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plague de taux- Reésultat d'analyse | Z051 Non
plafond platre
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Piece n°3 RDC Revétement de sol Collg *ragreage - Résultat d’analyse | z047 Non
Revétement souple
EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit ';—ec?'rl]fede VEITe | Résultat d’'analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
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Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs | ENdult -Jg'rl]fede VEIT® | Résultat d'analyse | 049 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d'analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Local Ensemble des portes Bois - Peinture Non
entretien RDC Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2021 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z011 Non
plafond
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduit de fluide Métal - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse Z052 Non
(P0O56)
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | 2048 Non
verre peinte
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
o Ensemble des , .
Bureau n°1 RDC fenatres Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit 'J;::fede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | 2048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Bureau n°2 RDC EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit _;—(;)i:r:?ede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | 2048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Bureau n°3 RDC Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Ensemble des Métal - Peinture Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit -;:i'rl]?ede verre Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z048 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Bureau n°4 RDC EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit -;’:i::?ede VeITe | Resultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des :
fenétres Compribandes Non
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z048 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Bureau n°5 RDC EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit -;:ilr:(taede VEITe | Resultat d’'analyse | 2049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
En?enlble des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Bureau n°6 RDC EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit ';—;'rl]?ede VEITe | Résultat d’'analyse | 2049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
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(oui/non) | quantité
Calicot - Toile de Résultat d’analyse
Ensemble des murs verre peinte (PO57) 2048 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d'analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Bureau n°7 RDC En?emAbIe des Métal - Peinture Non
enétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit - qule de verre | Résultat d’analyse 2049 Non
peinte (PO58)
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | 2048 Non
verre peinte
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Gaine RDC Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
électrique Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z048 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Escali Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
éi\?agr RDC Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Escalier Métal - Peinture Non
Garde-corps Métal - Peinture Non
Main-courante Métal - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit -;:ilr:(taede VEITe | Résultat d’'analyse | 2049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | 2048 Non
verre peinte
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Local RDC Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Serveur Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Enduit -F')I'eoilrl](teede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | 2048 Non
verre peinte
Tisanerie RDC Faux-plafond Plaqglzfg(re]éaux- Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
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Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z052 Non
Ensemble des murs Enduit ';—ec}'rlﬁede VeITe | Resultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Plaque isophonique - . ,
Evier Revétement Résultat d'analyse Z053 Oui
S (P059)
bitumineux
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | 2048 Non
verre peinte
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
wc RDC Plaque de faux-
personnels Faux-plafond qplafond Résultat d'analyse | Z011 Non
Ensemble des murs Enduit -;’:i::?ede VEITe | Résultat d’'analyse | 2049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(alljtotég;alyse 2054 Non
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | 2048 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z054 Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z011 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
. Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
WC public RDC Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit _;—(;)i:r:?ede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
N Colle + ragréage - | Résultat d’analyse
Revétement de sol Revétement souple (P061) Z055 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Result(allatocég;alyse Z057 Non
Sous face escalier Béton - Peinture Result(agozg;alyse Z056 Non
Ensemble des Colle - Revétement | Résultat d’analyse 7058 Non
Cage marches souple (P0O64)
d'escalier RDC Limon Béton - Peinture Result(allDtoc(ng;alyse Z059 Oui
Garde-corps Métal - Peinture Non
Main-courante PVC Non
. . Résultat d’analyse
Plafond Béton - Peinture (PO66) Z060 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC - Non peint Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Coffre horizontal Platre - Peinture Non
Cage Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z057 Non
d'esc%lier R+1 Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z060 Non
Revétement de sol Colle + ragréage - | Résultat d’'analyse | Z055 Non
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(oui/non) | quantité
Revétement souple
Ensemble des Colle - Revétement Résultat d'analyse | Z058 Non
marches souple
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Garde-corps Métal - Peinture Non
Limon Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z059 Oui
Main-courante PVC Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Sous face escalier Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z056 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC - Non peint Non
N Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse
Revétement de sol bleue (P067) 7061 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Revétement de sol Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse 7062 Non
bleue claire (P068)
Conduits de fluide PVC Non
N Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse
Revétement de sol bleue foncé (P0B9) 2063 Non
Dégagemen N . Résultat d’analyse
t n°7 R+1 Revétement de sol Ragréage (P070) 2064 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Main-courante Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
,Trappe de Non
désenfumages
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Calicot - Toile de Résultat d’analyse
Ensemble des murs verre peinte (PO71) 2065 Non
Ensemble des murs Enduit - To_|le de verre | Résultat d’analyse 2066 Non
peinte (PO72)
) Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond platre (PO73) 2067 Non
Ensemble des murs Enduit _J:i:rl]?ede VEITe | Resultat d’'analyse | Z066 Non
Faux-plafond Plaque de taux- Résultat d’analyse | Z067 Non
plafond platre
Conduits de fluide Métal Non
Sas n°4 R+1 Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - t[))lgﬂis de sol Résultat d’analyse | Z061 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit _;—é)i'rl]?ede VEITe | Resultat d’'analyse | Z066 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
. Ga'f‘e R+1 Revétement de sol Colle - Dalles de sol Résultat d'analyse | Z061 Non
électrique bleue
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | 2024 Non
Conduits de fluide PVC Non
B,uregu R+1 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
médecin 2 plafond
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(oui/non) | quantité
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Enserrlble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z054 Non
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z065 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Enduit -;’;::i:ede VEITe | Résultat d’analyse | Z066 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z048 Non
verre peinte
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z054 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z011 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
R Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
WC n°6 R+1 - -
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Enduit 'J;'r:fede VeI | Resultat d’analyse | Z066 Non
Ensemble des murs Enduit 'J;::fede VEIT® | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
En?;r%kzisdes PVC - Peinture Non
SSSF\;IT'eTP R+1 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
d'activités Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Enduit ';—;'rl]?ede VEITe | Résultat d’'analyse | Z066 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Salon R+1 Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Ensemble des Métal - Peinture Non
fenétres
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Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs | ENAUTt -;—eoilrlwtteede VEIT® | Résultat d'analyse | Z066 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Plagque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Salle de Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
repos et Ensemble des bai
transmissio R+l fenétres PVC - Peinture Non
ns Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Enduit -;’:i::?ede VEITe | Résultat d’analyse | Z066 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Calicot - Toile de . ,
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z065 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
En?:rr%tt):gsdes Métal - Peinture Non
HTP SSR R+l Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Enduit _J:i:rl]?ede VEIT® | Résultat d’analyse | Z066 Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de mur Colle - Faience Result(a;tod72)nalyse Z068 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse 2065 Non
verre peinte (PO75)
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - ggﬂis de sol Résultat d’analyse | Z061 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Chambre - - -
n°128 R+1 Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble construction décision ZPSO . .
(oui/non) | quantité
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Salle d'eau R+1 Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
n°128 Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
. Résultat d’analyse
Ensemble des murs Calicot (PO76) Z069 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(egoci?';z;alyse Z070 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d'analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Dalles de sol | i jtat d’analyse | Z061 Non
Chambre R+1 bleue
n°129 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
EnsemAbIe des PVC - Peinture Non
fenétres
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d'analyse | Z069 Non
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
n129 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | 2024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Chambre Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
n°130 R+l N Colle - Dalles de sol .
Revétement de sol bleue Résultat d’analyse | Z061 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Conduits de fluide PVC Non
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d’immeuble construction décision ZPSO . o
(oui/non) | quantité
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z070 Non
n°130 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaqglzfgi;aux- Résultat d’analyse | Z005 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de sol Colle - Dalles de sol Résultat d’analyse | Z061 Non
Chambre R+1 bleue
n°131 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d'analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
n°1s1 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d'analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d'analyse | Z006 Non
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z065 Non
Bur_eau R+1 Plague de faux-
surveillante Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Conduits de fluide PVC Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
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Ensemble des murs Enduit - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d’'analyse 2071 Oui
souple (PO78)
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | 2024 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
N Colle + ragréage - | Résultat d’analyse .
Revétement de sol Dalles de sol (PO79) 2072 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - To_lle de verre | Résultat d’analyse 2073 Non
peinte (P080)
. Enduit - Toile de verre | Résultat d’analyse .
Degag:emen R+1 Ensemble des murs peinte (P0O81) Z074 Oui
tn® Enduit - Toile de verre | Résultat d’analyse
Poteau peinte (P082) 2075 Oui
Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond platre (P083) 2076 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Main-courante PVC Non
Ensemble des
trappes de Non
désenfumages
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
. Carreaux de platre - . ,
Local Cloisons Toile de verre peinte Résultat d’analyse | Z015 Non
électrique R+1 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
q Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol | Résidus de colle noire Result(alljtodsi;alyse Z077 Oui
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des murs Platre - ;)I’gill]etede VeITe | Reésultat d’'analyse | 2073 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Dég agemen R+1 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z076 Non
tn°8 plafond platre
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle + ragréage - Résultat d’analyse | Z072 Oui
Dalles de sol
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z049 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Ensemble des murs Enduit - To.'lf de verre Résultat d’analyse | Z049 Non
WC n°7 R+1 __peinte
Faux-plafond Métal - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit _J;'rl]?ede VEIT® | Résultat d’analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(:;toig)nalyse Z078 Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z049 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z078 Non
Faux-plafond Métal - Peinture Non
Douche R+1 Ensemble des portes Endﬁﬁlf;(ztaelrggr\?erre Non
Ensemble des murs peinte Résultat d’analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs | Enduit - Toile de verre | Résultat d'analyse | Z049 Non
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d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
peinte
N Colle noire - Résultat d’analyse .
Revétement de sol Revétement souple (P0S6) Z079 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d’analyse 2080 Oui
souple (P087)
Ensemble des murs Platre - ;—gi'rlﬁede VEITe | Resultat d’analyse | Z073 Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z045 Non
Office R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z078 Non
Conduits de fluide Métal Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Conduits de fluide PVC Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Plinthes PVC Non
. . . Résultat d’analyse
Evier Plaque isophonique (P0OS8) 2081 Non
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des .
fenatres PVC - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Laverie R+1 Faux-plafond Plaqglzfgﬁéaux- Résultat d’analyse | Z045 Non
Conduits de fluide PVC Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
N Colle - Revétement | Résultat d’'analyse
Revétement de mur souple (P089) 2082 Non
Revétement de sol Colle + ragreage - Résultat d’analyse | 2072 Oui
Dalles de sol
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Local R+1 Ensemble des murs Enduit 'F-)r;'rl]fede VEITe | Résultat d’analyse | 2074 Oui
menage Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z060 Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d'analyse | Z024 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°101 ~ Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;—gi':ﬁede VEITe | Résultat d’analyse | 2084 Non
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
n°101 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
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(oui/non) | quantité
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - ?g!gs desol | pssultat d’analyse | Z091 Non
Coffre vertical Platre - TO.I|e de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°102 A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ggilch,:ede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°102 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Chambre R+1 Plague de faux-
n°103 Faux-plafond qplafond Résultat d’analyse | 2087 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des murs Platre - ;—gi':ﬁede VEITe | Résultat d’analyse | 2084 Non
Salle d'eau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
n°103 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
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(oui/non) | quantité
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - TO.I|e de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°104 A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)I’gilllqetede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | 2025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°104 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Rev;etement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre Soup'e
n°105 R+l Enserrlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Salle d'eau R+1 Ensemble des murs Platre - ggilﬁede VEITe | Reésultat d'analyse | 2084 Non
n°105 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
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Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Ensemble des murs | P1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Chambre Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
n°106 R+l Colle - Dalles de sol
Revétement de sol rose Résultat d’analyse | 2091 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tqile de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Platre - ggilrlwetede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°106 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d'analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°107 N Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?errlble des Compribandes Non
enétres
Salle d'eau R+1 Ensemble des murs Platre - ;)I’gillﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
n*107 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
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Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°108 N Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’'analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlwetede VEITe | Résultat d'analyse | 2084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°108 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
N . Résultat d’analyse
Revétement de sol Colle - grise (P0Y5) 2088 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Chambre R+1 Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
n°l . . . 5 ’ .
09 Ensemble des murs | Calicot - Papier peint Result(a;to(ég)nalyse Z089 Oui
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
) Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond (P094) 2087 Non
. . Résultat d’analyse .
Placard Plaque isophonique (P097) Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Salle d'eau R+1 Ensemble des murs | Platre - Toile de verre | Résultat d'analyse | Z084 Non
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n°109 peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle - Dalles de sol | Résultat d’'analyse 2091 Non
rose (P098)
Plinthes PVC Non
Revétement de mur Colle - Faience Result(egocég)nalyse 2092 Oui
Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond (P100) Z093 Non
Coffre vertical Platre - Tollle de verre Non
peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -Siﬁvleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre R+1 Ensemble des "
n°110 A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°110 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Chambre R+1 Colle - Revétement
n°111 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Enserrlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
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Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede verre Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°111 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Tollle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | 2087 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -Siﬁvleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre R+1 Ensemble des "
n°112 A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Salle d'eau Conduit de fluide PVvC Non
n°112 R+1 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | 2021 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - Tc_)lle de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | 2087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Chambre R+1 Conduit de fluide PVC Non
n°113 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -Ssﬁ;;eetement Résultat d'analyse | Z083 Non
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
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Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d'analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | F1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°113 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement | oy jtat d’analyse | Z083 Non
Chambre souple
n°114 R+1 Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°114 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Chambre Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | 2087 Non
n°115 R+1 plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
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Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’'analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des murs | P1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°115 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tqile de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d'analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre souple
n°116 R+1 Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ggillﬁede VEITe | Résultat d’'analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°116 Revétement de sol souple Résultat d'analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
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Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Grise marbré | p . it d'analyse | Z095 Non
Chambre verte
o R+1
n°117 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des murs Platre - ;)I’gilllqetede VEITe | Résultat d'analyse | 2084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°117 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Grise marbre Résultat d’analyse | Z095 Non
Chambre verte
. R+1
n°118 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Salle d'eau R+1 Conduit de fluide PVC Non
n°118 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Calicot - Toile de Résultat d’analyse | Z089 Oui
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d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
verre peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
N Colle - Grise marbré | Résultat d’analyse
Chambre el Revétement de sol verte (P102) Z095 Non
n°119 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d'analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement | oy tat d’analyse | Z083 Non
Salle d'eau souple
n°119 R+1 Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ggillﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Chambre R+1 Colle - Revétement
n°120 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - ;—gi':ﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Salle d'eau R+1 Conduit de fluide Métal Non
n°120 Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
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Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Chambre R+1 Ensemble des
n°121 N PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d'analyse | Z090 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensenlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
. Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°121 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre souple
n°122 R+1 Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre _széitemem Résultat d’analyse | z084 Non
Revétement de mur Colle -Ssﬁ;;eetement Résultat d'analyse | 2082 Non
Salle d'eau Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
n°122 R+1 plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle :;ﬁ;iemem Résultat d’analyse | Z083 Non
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Coffre vertical Platre - TO.I|e de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des murs Cal'COt;OFE%Y:temem Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | P1atre - ;gi'rlﬁede VEIT® | Résultat d'analyse | Z084 Non
Plagque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
WC 122 R+1 _ Plafond Béton Re'zsultat d,analyse 2025 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement | oy jtat d’analyse | Z083 Non
Chambre souple
n°123 R+l EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ggillﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°123 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaqglzfgtra]éaux- Résultat d'analyse | Z087 Non
CZETZTG R+1 Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d'analyse | Z083 Non
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souple
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensenlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede verre Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°124 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revletement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre Soup'e
n°125 R+l EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’'analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?enlble des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - ;)I’gill]etede VeIT® | Résultat d’analyse | 2084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°125 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tc_>|le de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Chambre R+1 Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
n°126 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | 2087 Non
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plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -SSE\;;Fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - g:illlﬁede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
, Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R+1 Colle - Revétement
n°126 Revétement de sol souple Résultat d’analyse | Z083 Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle - Revétement Résultat d’analyse | Z083 Non
Chambre souple
n°127 R+1 EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?enlble des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - ggilﬁede VeITe | Reésultat d'analyse | 2084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Salle d'eau R+1 Conduit de fluide PVC Non
n°127 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
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Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
. Conduit de fluide Métal Non
utilite sales R+l Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z084 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
wcC . Platre - Toile de verre
Handicapés R+1 Coffre vertical peinte Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des murs Platre - ggilrlwetede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Local linge R+1 Conduit de fluide PVC Non
g Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Secrétariat Plagque de faux- . )
médical R+1 Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle nowz(;l Dalles de Résultat d’analyse | 2029 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\é:aetement Résultat d'analyse | Z071 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
N Colle + ragréage - . , .
Entrée R+1 Revétement de sol Dalles de sol Résultat d'analyse | 2072 Oui
Ensemble des murs Bois - Peinture Non
Plafond Bois - Vernis Non
Enduit - Peinture Résultat d’analyse .
Ensemble des murs goutelette (P103) Z096 Oui
N Colle - Revétement | Résultat d’analyse
Lingerie R+l Revétement de sol souple (P090) 2083 Non
Conduit de fluide Métal Non
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Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Result(;aptoc;i)nalyse 2084 Non
Plaque de faux- Résultat d’analyse
Faux-plafond plafond (P092) 7085 Non
Plinthes PVC Non
Revétement de sol Ragréage Result(egoc;g)nalyse 2086 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z085 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Salle de Ensemble des portes Bois - Peinture Non
bains R+1 Plinthes PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensenlble des PVC - Peinture Non
fenétres
Revétement de mur Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z082 Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z085 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
—_ Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Utilites R+1 Colle noire - Dalles de
sales Revétement de sol sol Résultat d’analyse | 2029 Oui
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z085 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
- Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Matériels R+1 - -
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle nomse(;l Dalles de Résultat d'analyse | 2029 Oui
Revétement de mur Colle - Faience Result(:;tl%zla)nalyse 2094 Oui
Ensemble des murs Platre - ;g#ﬁede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Bureau R+1 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
Infirmiers Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Ensemble des . .
fenatres Bois - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des murs | F1ate - ;gi'L?ede VEITe | Resultat d'analyse | Z084 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Préparation Coffre vertical Platre - TO.”e de verre Non
. R+1 peinte
soins
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | 2021 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z087 Non
Bureau R+2 plafond
surveillants Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d'analyse | Z083 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Papier peint | Résultat d’analyse | Z084 Non
Préparation R42 Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
soins Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
En?errlble des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
. B_ure_au R+2 Coffre vertical Pldire - TO.”e de verre Non
infirmiers peinte
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(oui/non) | quantité
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede verre Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2021 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Trappe de
désenfumages Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Main-courante Bois - Vernis Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
. Plaque de faux- . ,
Degi a:]%ignen R42 Faux-plafond plafond platre Résultat d'analyse | Z067 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit 'J;'r:fede VEITe | Resultat d’analyse | Z066 Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Revétement de sol Colle - Dalles dg sol | Résultat d’analyse 2097 Non
orange foncé (P104)
Revétement de sol Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse 2098 Non
orange (P105)
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des murs Platre - ggilﬁede VeITe | Reésultat d’'analyse | 2073 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Dég agemen R+2 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z076 Non
tn°11 plafond platre
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle + ragreage - Résultat d’analyse | Z072 Oui
Dalles de sol
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z049 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z078 Non
Faux-plafond Métal - Peinture Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
WC n°9 R+2 Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des murs Enduit -F')I'eoilrl](teede VEIT® | Résultat d’analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Enduit ';—;'rl]?ede VEITe | Résultat d’'analyse | 2049 Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z049 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z078 Non
Douche R+2 - - -
Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Métal - Peinture Non
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Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle noire - Résultat d’analyse | Z079 Oui
Revétement souple
Ensemble des murs | ENdult -Jg'rl]fede VEIT® | Résultat d'analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Enduit ';—ec}'rlﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z049 Non
Conduits de fluide Métal Non
EnsemAbIe des PVC - Peinture Non
fenétres
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle ;Sﬁ;?etemem Résultat d'analyse | 2082 Non
Office R+2 Faux-plafond Plaquljlzf((j)(re]éaux- Résultat d’analyse | 2045 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Plinthes PVC Non
Ensemble des murs Enduit _Jeoilrlwfede VeITe | Resultat d’analyse | Z074 Oui
Local Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
A R+2 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
menage Colle + ragréage - .
Revétement de sol Dalles de sol Résultat d’analyse | 2072 Oui
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z060 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC Non
Faux-plafond Plaqglzfcci)?]éaux- Reésultat d'analyse | Z085 Non
Lingerie R+2 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC Non
Revétement de mur Colle -SSE\F/);eetement Résultat d’analyse | 2082 Non
Plaque de faux- . ;
Stz)a!ienge R42 Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z085 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -ssﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Dépot R+2 Conduit de fluide Métal Non
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matériels Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z085 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle nowgo-l Dalles de Résultat d’analyse | Z029 Oui
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z092 Oui
Utilités R42 Faux-plafond Plaqglzfcci)ﬁéaux- Résultat d’analyse | Z085 Non
sales Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol | C°1€ nowgc;l Dalles de | s itat d’analyse | 2029 Oui
Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°202 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Sa'r']‘jz%ga“ R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle - Revétement Résultat d'analyse | Z083 Non
Chambre R+2 souple
n°203 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
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plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des . .
fenétres Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d'analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - gg;,lﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Salrlﬁz%gau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d'analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -Slgﬁ\éiaetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°204 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’'analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
. Ensemble des murs Platre - TO.”e de verre Résultat d’analyse | Z084 Non
Salle d'eau R42 peinte
n°204 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Toile de Résultat d’analyse | Z089 Oui
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verre peinte
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre
. R+2 Ensemble des . .
n°205 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d'analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?enlble des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Salrlﬁz%gau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - TO.I|e de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°206 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\é:aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaqglzf(cj)?u;aux- Résultat d’analyse | Z093 Non
Sa!gz%gau R+2 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ;)I’g;ﬁede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 71/356



http://www.apave-diagnostics.com/

ODGVG

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\é:eetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°207 N Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Resultat d’analyse | Z084 Non
Salrlﬁz%sau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Placard Plaque isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
n°208 R+2 plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Salle d'eau R42 Conduit de fluide Métal Non
n°208 Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - ;—gi':ﬁede VEITe | Résultat d’'analyse | Z084 Non
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(oui/non) | quantité
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | Z018 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
n°209 R+2 plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensenlble des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
n°210 R+2 plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d'analyse | Z083 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
, Plinthes PVC Non
Salle d'eau R+2 Plaque de faux-
n°210 Faux-plafond qplafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc_)lle de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Chambre R4+ Revétement de sol Colle -ssﬁ\éieetement Résultat d’analyse | Z083 Non
n-211 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
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Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des . .
fenatres Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -Siﬁ\gteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ;)I’gilllqetede VEITe | Résultat d'analyse | 2084 Non
Salrlﬁzdlfau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Reésultat d'analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°212 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d'analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Salle d'eau R Ensemble des murs Pldire - ;gi':ﬁede VEITe | Résultat d'analyse | Z084 Non
n°212 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
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Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plagque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre
o R+2 Ensemble des . .
n°213 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - gg;,lﬁede VEITe | Reésultat d’analyse | Z084 Non
Salrlﬁzdlgau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
. Platre - Toile de verre
Coffre vertical peinte Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle 'SSE\F;ﬁ:emem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°214 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Enserrlble des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ;;eetement Résultat d'analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ;
Salle d'eau rin Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
n°214 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ;)I’gillﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
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Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Calicot - Toile de . , .
Ensemble des murs verre peinte Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plagque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d'analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre
n°215 R+2 Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensenlble des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Salrlﬁzdlgau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre R+2 Ensemble des
n°216 A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
. Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Salle d'eau R+2 Plague de faux-
n°216 Faux-plafond qplafond Résultat d'analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs | Platre - Toile de verre | Résultat d'analyse | Z084 Non
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peinte
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tolle de Résultat d’analyse | 2089 Oui
verre peinte
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z057 Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z060 Non
Revétement de sol Colle + ragreage - Résultat d’analyse | Z055 Non
Revétement souple
Enfnegsgrl]i:es Colle -Siﬁ\gteetement Résultat d’analyse | Z058 Non
Cage R+2 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
d'escalier Garde-corps Métal - Peinture Non
Limon Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z059 Oui
Main-courante PVC Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Sous face escalier Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z056 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC - Non peint Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z066 Non
Plaque de faux- . ,
Gaine o Faux-plafond plafond platre Résultat d’analyse | Z067 Non
électrique Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z064 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Revétement de sol Colle - Dalles de sol Résultat d’analyse | Z098 Non
orange
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensenlble des PVC - Peinture Non
fenétres
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z054 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Bure{?\u R+2 Plague de faux-
médecin 1 Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Enduit ';—;'rl]?ede VEITe | Résultat d’'analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Bureau Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
meédecin 2 R+2 Ensemble des .
A PVC - Peinture Non
fenétres
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
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Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z054 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Enduit 'Jg'rl]fede verre Résultat d’analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z048 Non
verre peinte
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z054 Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
WC n°8 R+2 Faux-plafond Plaqglzfgi;aux- Résultat d'analyse | Z011 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Enduit -;’:i::?ede VEITe | Résultat d’'analyse | 2049 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Ensemble des murs Enduit 'J;'r:fede VEITe | Resultat d’analyse | Z066 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensemble des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z065 Non
verre peinte
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z021 Non
N Plaque de faux- . ,
rﬁglr:e; R42 Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z005 Non
9 Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z092 Oui
Conduits de fluide PVC Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Enduit 'J;:fede VeI | Resultat d’analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
EnsemAbIe des Métal - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Calicot - T(.)'Ie de Résultat d’analyse | Z065 Non
Repos R+2 verre peinte
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z005 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | 2018 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble construction décision ZPSO . .
(oui/non) | quantité
Conduits de fluide PVC Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | ENdult -Jg'rl]fede VEIT® | Résultat d'analyse | Z066 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d'analyse | Z069 Non
Chambre R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
nw217 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d'analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Salle d'eau R42 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
nw217 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre o Faux-plafond Plaqglzfgli;aux Résultat d’analyse | 2087 Non
n°218 Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
En?enlble des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Salle d'eau Ens?mble des murs Calicqt Résultat d’'analyse | Z069 Non
n°218 R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | 2024 Non
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d’immeuble construction décision ZPSO . .
(oui/non) | quantité
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
En?:rr:‘ékt):(;sdes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre o Faux-plafond Plaqglzf((j)(re]éaux Résultat d'analyse | Z087 Non
n°219 Plafond Béton Résultat d'analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle ;Sﬁ;?etemem Résultat d'analyse | Z083 Non
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Salle d'eau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
n°219 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Plinthes Bois - Peinture Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Chambre R+2 Plaque de faux-
n°220 Faux-plafond q Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Dalles d? sol Résultat d’analyse | Z097 Non
orange foncé
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Bac de douche Scellement Non
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Ensemble des murs Calicot Résultat d’analyse | Z069 Non
Salle d'eau R42 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z070 Non
n°220 Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | z011 Non
plafond
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | 2024 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Chambre A R42 Revétement de sol Colle :;ﬁ;iemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
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Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Ensemble des . .
fenatres Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle - grise Résultat d’analyse | Z088 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Salle d'eau Plinthes Bois - Peinture Non
A R+2 Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Ensenlble des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre B R+2 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -Ssﬁ\étaetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ;gi':ﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
SaIIeBd eau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc_)lle de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
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Revétement de sol Colle -SSE\;;Fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre C R+2 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Revétement de sol Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Reésultat d’analyse | Z084 Non
Salleéi eau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre D R+2 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Salle d'eau Plafond Béton Résultat d'analyse | Z025 Non
D R+2 Platre - Toile de verre
Ensemble des murs peinte Résultat d’analyse | z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 82/356



http://www.apave-diagnostics.com/

ODGVG

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Coffre vertical Platre - TO.I|e de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tolle de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -SSE\;;Fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre E R+2 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plaque isophonique | Résultat d’'analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlwetede VEITe | Résultat d'analyse | 2084 Non
SaIIeEd eau R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
Revétement de sol Colle -SSE\F/);eetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Chambre F R+2 Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -SSE\F/)Fetement Résultat d’analyse | Z083 Non
. Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Salle d'eau R+2 Plague de faux-
F Faux-plafond q Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | 2025 Non
Ensemble des murs | Platre - Toile de verre | Résultat d'analyse | Z084 Non
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peinte
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | 2092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Coffre vertical Platre - Toile de verre Non
peinte
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Calicot - Tolle de Résultat d’analyse | 2089 Oui
verre peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes PVC - Peinture Non
Accueil Ensenlble des Bois - Peinture Non
infirmiers R+2 fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Ensemble des .
fendtres Compribandes Non
" Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse
Revétement de sol blanche pois vert (P106) Z099 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensenlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Plaque de faux- . ,
Bureau o Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z087 Non
surveillants Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle -slg(ua\p/fetemem Résultat d’analyse | Z083 Non
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Revétement de sol Colle - Da”'?s de sol Résultat d’analyse | 2100 Non
blanche pois rouge
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Salle - - -
d'activités 1 R+2 Plinthes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Enserrlble des Bois - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle - Dalles de sol Résultat d’analyse | 2100 Non
blanche pois rouge
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Salle R+2 Plague de faux-
d'activités 2 Faux-plafond qplafond Résultat d'analyse | 2087 Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
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Plinthes Bois - Peinture Non
EnsemAbIe des Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Revétement de sol Colle -Slf)ﬁ\éteetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Calicot - Papier peint | Résultat d’analyse | Z089 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Douche R+2 Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z011 Non
plafond
Revétement de mur Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | Z082 Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Revétement de sol Colle -Siﬁ\éleetement Résultat d’analyse | Z083 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z011 Non
Douche R+2 Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Plinthes PVC - Peinture Non
Revétement de mur Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | 2082 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes PVC Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | Z092 Oui
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z085 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Buregu R+2 Revétement de sol Colle -Ssﬁ\éieetement Résultat d'analyse | Z083 Non
medecin 3 Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemblre]odzes portes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse | Z086 Non
En?errlble des Compribandes Non
enétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Examens et R42 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
soins Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z085 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | 2025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO . o
(oui/non) | quantité
Enserrlble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol | C°1€ nowgo-l Dalles de | psuitat d’analyse | 2029 Oui
Ensemble des .
fenétres Compribandes Non
Coffre vertical Platre - To_lle de verre Non
peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs Platre - ;)rgilﬁede VEITe | Résultat d’analyse | Z084 Non
Local de R+2 Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
ménage Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’'analyse | 2021 Non
Plague de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Ensemble des murs Calicot - Tc.)"e de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensenlble des PVC - Peinture Non
fenétres
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Salle de Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z085 Non
repos et R+2 plafond
transmition Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
S Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Béton Résultat d’analyse | Z008 Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Colle nowz(;l Dalles de Résultat d’analyse | 2029 Oui
Coffre vertical Platre - Tolle de verre Non
peinte
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
wWC R42 Ensemble des murs Platre - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z084 Non
Handicapés Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d'analyse | 2092 Oui
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d'analyse | Z018 Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
Matériau ou produit
Revétement de sol Laine minérale qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Revétement de sol Béton Résultat d'analyse 2102 Non
(P109)
Combles R+3 Revétement de mur Calicot Result(z;tldl(a))nalyse 7103 Non
. Résultat d’analyse
Mur Béton (P111) 2104 Non
Matériau ou produit
Charpente Bois qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Couverture Ardoises Résultat d'analyse Z105 Non
(P112)
Matériau ou produit
Conduits de fluide PVvC qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Matériau ou produit
Conduits de fluide Métal qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Ensemble des murs | © A€ -S(I?L?F\J/Etement Résultat d’'analyse | 2084 Non
Plagque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Sgllg de R+1 Revétement de sol Colle - Revétement Résultat d’analyse | Z083 Non
ains souple
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes PVC Non
Revétement de mur Colle -SEE\F/):aetement Résultat d’analyse | 2082 Non
Ensemble des murs Cahcot;oFl{Jer)\l/:tement Résultat d’analyse | Z089 Oui
Revétement de sol Ragréage Résultat d'analyse | Z086 Non
Ensemble des murs Platre - ggilrlﬁede VEITe | Reésultat d’analyse | Z084 Non
Plaque de faux- . ,
Faux-plafond plafond Résultat d’analyse | Z093 Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Revétement de sol Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z018 Non
Coffre vertical Platre - ;)rgiliﬁede verre Non
Stockage R+l Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plinthes Colle - Carrelage Résultat d’analyse | Z021 Non
Ensemble des Bois - Peinture Non
fenétres
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z094 Oui
Ensemble des murs Calicot - T(.)”e de Résultat d’analyse | Z089 Oui
verre peinte
EnsemAbIe des Compribandes Non
fenétres
Conduits de fluide Métal Non
Ensemble des
trappes de Non
désenfumages
Poteau Enduit - Toile de verre Résultat d’analyse | Z075 Oui
peinte
Coffre vertical Platre - Peinture Non
Main-courante PVC Non
Dégagemen R42 Ensemble des murs Platre - ;gi':ﬁede VeITe | Résultat d’analyse | Z073 Non
tniz Plinthes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z076 Non
plafond platre
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle :;ﬁ;iemem Résultat d’analyse | Z071 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs | Enduit - Toile de verre | Résultat d’'analyse | Z074 Oui
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble construction décision ZPSO . .
(oui/non) | quantité
peinte
Revétement de sol Colle + ragreage - | p o tat d’analyse | 2072 Oui
Dalles de sol
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Conduits de fluide Métal Non
Hourdis Béton Résultat d’analyse | Z007 Non
Poutrelle Béton Résultat d’analyse | Z006 Non
Ensemble des murs | ENAUit -;—eoilrlwtteede VEIT® | Résultat d'analyse | Z066 Non
Faux-plafond Plaque de taux- Résultat d’analyse | Z067 Non
Sas n°5 R+2 p'?f"“d platre
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Revétement de sol Colle - El:ﬂis desol | pasultat d’analyse | Z061 Non
Revétement de sol Colle - Dalles de sol | p g tat d’analyse | Z098 Non
orange
Conduits de fluide PVC Non
Ensemble des murs Béton Résultat d’analyse | Z024 Non
Cloisons Carreaux de plat_re " | Résultat d’analyse | Z015 Non
Toile de verre peinte
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Local R Ensemble des portes Bois - Peinture Non
électrique Revétement de sol Béton Résultat d'analyse | Z008 Non
Revétement de sol | Résidus de colle noire | Résultat d’analyse | 2077 Oui
Coffre vertical Platre Non
Coffre horizontal Platre Non
Revétement de sol Clgllfn_cl?eagif'sdveefto' Résultat d’analyse | Z099 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plague de faux- Résultat d'analyse | Z087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z084 Non
Bureau Plinthes Bois - Peinture Non
. R+2
surveillants Ensemble des . .
A Bois - Peinture Non
fenétres
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Placard Plague isophonique | Résultat d’analyse | Z090 Oui
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
En?emAbIe des Compribandes Non
enétres
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | 2087 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
Ensemble des murs Platre - Peinture Résultat d'analyse | Z084 Non
Réserve n°5 R+2 Plinthes Bois - Peinture Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
Ensemble des murs | Calicot - Papier peint | Résultat d’'analyse | Z089 Oui
N Colle - Dalles de sol | Résultat d’analyse
Revétement de sol blanche pois rouge (P107) Z100 Non
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Faux-plafond Plaque de faux- Résultat d'analyse | Z093 Non
plafond
Plafond Béton Résultat d’analyse | Z025 Non
WC n°10 R+2 Ensemble des murs Platre - ;g#ﬁede VEITe | Résultat d'analyse | Z084 Non
Revétement de mur Colle - Faience Résultat d’analyse | Z092 Oui
Plinthes PVC Non
Conduit de fluide Métal Non
Conduit de fluide PVC Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'emlgt'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
" Colle - Dalles de sol
Revétement de sol ;
blanche pois rouge
Ensemble des murs Calicot - qule de Résultat d'analyse | Z089 Oui
verre peinte
Ensemble des portes Bois - Peinture Non
Plafond Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z060 Non
Plinthes Bois - Peinture Non
Ensemble des murs Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z057 Non
Garde-corps Métal - Peinture Non
Ensemble des Colle - Revétement . ,
Escaliers de R42 marches souple Résultat d'analyse | Z058 Non
secours Limon Béton - Peinture Résultat d'analyse | Z059 Oui
Main-courante PVC Non
Coffre horizontal Platre - Peinture Non
Sous face escalier Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z056 Non
Plinthes PVC - Non peint Non
Revétement de sol Colle - Revétement | Résultat d’'analyse 7101 Non
souple (P108)
. . Résultat d’analyse .
Poteau Béton - Peinture (P113) 7106 Oui
Couverture Ardoises Résultat d’analyse | Z105 Non
Mur sous-bassement Béton - Peinture Result(elljtldljxf;alyse 7107 Non
Poutre structure Béton - Peinture Result(allatldlg; alyse 7108 Oui
Facade Extérieur . Résultat d’analyse
Ouest Mur Béton - Peinture 7109 Non
(P116)
. . . Résultat d’analyse .
Murs Joint de dilatation (P117) Z110 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Gouttiere Zinc Non
Ensemble des
fenétres PVC Non
Mur Enduit Resultat danalyse | 7119 | o
Facad (P118)
acade Ensemble des . .
Ouest A Métal - Peinture Non
agrandisse | Extérieur fenétres
9 Gouttiere Zinc Non
ment Résultat d’analyse
accueil Ensemble des seuils Béton (P119) y 7112 Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Document consulté
Revétement de sol Enrobé (Cf: Rapport enrobé Non
)
. . Résultat d’analyse
Murs Béton - Peinture (P120) Z113 Non
. . Résultat d’analyse
Poteau Béton - Peinture (P121) Z114 Non
Carport Extérieur Matériau ou produit
Charpente Métal qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Matériau ou produit
Couverture Bac acier qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Document consulté
Mur Enduit - Peinture (Cf: Rapport apave Non
Fgﬁ:gte 21373178)
. Extérieur Ensemble des .
agrr?qr;cri]lt'sse fenétres Métal Non
Ensemble des portes Métal - Peinture Non
Couverture Ardoises Résultat d’analyse | Z105 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (}jj'rae;?;ncti Es(;'eml:t'f
d’immeuble g construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Document consulté
Revétement de sol Colle - Carrelage (Cf: Rapport apave Non
21373178)
Document consulté
Plinthes Colle - Carrelage (Cf: Rapport apave Non
21373178)
Goulttiéres Zinc - Peinture Non
Goulttiéres Zinc Non
. . Résultat d’analyse
Mur Joint mastic (P122) Z115 Non
. . Résultat d’analyse
Poteau Enduit - Peinture (P123) 7116 Non
Couverture Ardoises Résultat d’analyse | Z105 Non
Ensemble des .
Facade Sud fenétres Métal Non
agrandisse Extérieur Ensemble des portes Métal - Peinture Non
ment Goulttieres PVC Non
pharmacie Gouttieres Zinc - Peinture Non
. . Résultat d’analyse
Murs Béton - Peinture (P124) Z117 Non
Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z044 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Couverture Ardoises Résultat d’analyse | Z105 Non
Ensenlble des PVC Non
fenétres
Gouttiere Zinc Non
Facade Sud | Extérieur Structure poutre Béton - Peinture Result(alljtldzg;alyse Z118 Oui
. . Résultat d’analyse .
Murs Béton - Peinture (P126) Z119 Oui
Joint de dilatation - | Résultat d’analyse .
Murs Peinture (P127) 2120 Oui
. . Résultat d’analyse
Escaliers Béton (P128) 7121 Non
. . Résultat d’analyse .
Murs Béton - Peinture (P129) 2122 Oui
Structure poutre Béton - Peinture Résultat d’'analyse | 2118 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Couverture Ardoises Résultat d’analyse | Z105 Non
Ensenlble des PVC Non
fenétres
Escaliers n°1 Béton Résultat d'analyse | 2121 Non
Gouttiere Zinc Non
Facades Est | Extérieur Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z044 Oui
Escaliers n°2 Béton Résultat d’analyse | 7121 Non
. . Résultat d’analyse .
Murs Béton - Peinture (P133) 2122 Oui
Murs Joint de_dllatatlon " | Résultat d'analyse | 2120 Oui
Peinture
. ; . Résultat d’analyse
Rampe handicapé Béton (P130) 7123 Non
. Résultat d’analyse
Muret Enduit (P131) 2124 Non
. . Résultat d’analyse
Mur Béton - Peinture (P132) 7125 Non
Mur sous-bassement Béton - Peinture Résultat d'analyse | 2107 Non
Murs Joint de dilatation Résultat d’analyse | 2110 Oui
Facades Extérieur Poteau Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2106 Oui
Nord Poutre structure Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z108 Oui
Conduits de fluide PVC Non
Couverture Ardoises Résultat d'analyse | Z105 Non
EnsemAbIe des PVC Non
fenétres
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Présence | Estimatif

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. d'amiante de la
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO . -
(oui/non) | quantité
Gouttiere Zinc Non
. . Résultat d’analyse .
Mur Béton - Peinture (P134) 2125 Oui
Ensemble des . Résultat d’analyse .
marches Béton (P135) 2126 Oui
Esc'alllers - Ensemble des murs Béton - Peinture Resultat d'analyse Z127 Oui
extérieur Extérieur (P136)
Nord Sous-face escalier Béton - Peinture Result(algtlcggs;alyse 7128 Non
Main-courante Métal - Peinture Non

Commentaires :

Le présent document correspondant a la lere étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage
devra étre effectué a la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd
n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront étre réalisées
qu'aprés évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
apres démolition du bati.

Aucun sondages et prélevements n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, ...) en 'absence de professionnel
sur place pour garantir I'étanchéité.

-I Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a larticle R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de larticle R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans 'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de Il'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Revétement de mur ‘

Emplacement :

—

Numeéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant

Nom du client . A
RDC - Sanitaire n°2 - Revétement de mur -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
Commentaires
CF rapport Apave 21373178-1

ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piéce ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - WC n°3 - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin Métal - Peinture

Résultat amiante : Susceptible de contenir de I'amiante
Commentaires
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.

Rapport n° : 66744-139276 A /| Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 92/356



http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - WC n°4 - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin Métal - Peinture

Résultat amiante : Susceptible de contenir de 'amiante
Commentaires
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.

ELEMENT : Revétement de sol

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piéce ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Bureau n°l - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
Commentaires
Aprés Sondage absence de dalles de sols et colle noire dans le bureau numéro 1.
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Faux-plafond
Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Sanitaire n°2 - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin Métal - Peinture

Résultat amiante : Susceptible de contenir de 'amiante
Commentaires
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P001 ‘

Emplacement :
e

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . n
Sous-sol - Salle de réunion - Revétement de

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (rose) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type mortier, béton, chape (gris)
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PRELEVEMENT : P002 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client L .
Sous-sol - Salle de réunion - Plinthes -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; ) B . .
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P003 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sous-sol - Salle de réunion - Poteau - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Papier peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Papier peint

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P004

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client -
Sous-sol - Salle de réunion - Ensemble des

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
murs - Murs
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Papier peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Papier peint

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type
RAW PRODUCT mousse (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, 0 Fibres d'amiante non détectées
chape (gris)
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PRELEVEMENT : PO005 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client -
Sous-sol - Salle de réunion - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type 0 Fibres d'amiante non détectées
faux-plafonds (beige)
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PRELEVEMENT : P006 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client L.
Sous-sol - Salle de réunion - Poutrelle -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére .
Plafond dans le plénum
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

e

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P007 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . .
Sous-sol - Salle de réunion - Hourdis -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére .
Plafond dans le plénum
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P008 |

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . n
Sous-sol - Salle de réunion - Revétement de

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
sol - Sol
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Obijet : =
Béton '

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODGve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P009 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . ~
Sous-sol - Kitchenette - Revétement de mur -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (blanc)
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PRELEVEMENT : PO010 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sous-sol - Kitchenette - Plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
souple fibreux de type papier, carton (blanc)

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P011 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client
Sous-sol - Rangement n°1 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P012 ‘

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sous-sol - Sas n°1 - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond / Papier peint

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
fibreux de type faux-plafonds (jaune)

0

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO013 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client
Sous-sol - Sas n°1 - Ensemble des murs -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Papier peint

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P014 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . A
Sous-sol - Sanitaire n°1 - Revétement de mur

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (blanc)
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PRELEVEMENT : P015 ‘

Emplacement :

Numeéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere Sous-sol - Sas n°2 - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : =
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type

RAW PRODUCT mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  109/356



http://www.apave-diagnostics.com/

Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sous-sol - Sas n°2 - Cloisons - Murs
44350
Nom de Popérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Carreaux de platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Carreaux de platre / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P017 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sous-sol - Archives - Cloisons - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Carreaux de platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Carreaux de platre / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO018 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client o .
Sous-sol - Machinerie ascenseur - Conduit

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiere de ventilation X2 - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur - S .
RAW PRODUCT fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P019 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client o
Sous-sol - Machinerie ascenseur - Plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Flocage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau friable fibreux de type flocage (gris) ;

RAW PRODUCT matériau (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau friable fibreux de type flocage (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P020 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Sas n°3 - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Obijet : —= f
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P021 ‘

Emplacement :

Numeéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere RDC - Sas n°3 - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment
(gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur
de type mortier, béton, chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P022 ‘

Emplacement :

e
Numeéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Sas n°3 - Plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de - S )
RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P023 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Hall - Plinthes - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P024 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P025 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau
RAW PRODUCT semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de 0 Fibres d'amiante non détectées
type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 02
(marron)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P026 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P027 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client RDC - Hall - Plafond - Plafond dans le

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére .
plénum
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P028 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

N li )
om du client RDC - Hall d'accueil - Ensemble des murs -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ;
matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ;

RAW PRODUCT matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de 0 Fibres d'amiante non détectées
type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de
type platre (blanc)
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P029 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . ~
RDC - Bureau accueil - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type revétement de sol (orange)
CUST 01 en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
semi-dur de type ragréage (gris)

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (orange) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . ~
RDC - Bureau accueil - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de

RAW PRODUCT type ragréage (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P031 ‘

Emplacement :

66744-139276

Piece ou local — Composant

N li .
om du client RDC - Bureau des admissions - Faux-

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur (beige)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P032 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client L ~
RDC - Bureau des admissions - Revétement

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle noire - Dalles de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle noire/ Dalles de sol

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau - S )
CUST 01 semi-dur de type ragréage (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :

P

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . "
RDC - Bureau technique qualité -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de
type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle

(gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P034 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . -
RDC - Dégagement n°l - Revétement de sol

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau souple de type revétement de sol (gris) en
CusT 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur (blanc)
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0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P035

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . -
RDC - Dégagement n°l - Revétement de sol

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére - Sol
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Ragréage + colle noire + Dalle de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage + colle noire + Dalle de sol

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de
type ragréage (blanc) ; matériau de type colle
bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage
(gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P036 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client .
RDC - Dégagement n°l - Ensemble des

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
murs - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : o '
Platre / Peinture i

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur - S . .
RAW PRODUCT de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P037 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client N N
RDC - Kinésithérapie - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle noire - Dalles de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle noire / Dalles de sol

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de
type ragréage (blanc) ; matériau de type colle
bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage
(gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P038 |

Emplacement :

D a [N
Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client AR .
RDC - Bureau kinésithérapeute - Plinthes -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (blanc)

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  132/356



http://www.apave-diagnostics.com/

0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P039 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client L
RDC - Bureau kinésithérapeute -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiere Revatement de mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (blanc)
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PRELEVEMENT : P040 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client SN
RDC - Bureau kinésithérapeute - Ensemble

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
des murs - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type platre (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A /| Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  134/356



http://www.apave-diagnostics.com/

epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P041 ‘

Emplacement :

T -

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client RDC - Archives administratives - Plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
ciment (fibreux) (gris)
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PRELEVEMENT : P042 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . X
RDC - Dégagement n°3 - Revétement de mur

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type joint (blanc)
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PRELEVEMENT : P043 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client ; :
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Local M.E.A - Conduits de fluide -
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calorifuge - Revétement bitumineux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calorifuge / Revétement bitumineux

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de - S . .
type isolant (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044 ‘

Numéro de dossier
66744-139276 .
Nom du client Elece ou Iocell — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiere | RPC Degagement_nMir-SEnsemble des murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Bloc de béton creux + joint - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
Bloc de béton creux + joint / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
fibreux de type faux-plafonds (beige)

PRELEVEMENT : P045 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant

Nom du client
u el RDC - Dégagement n°5 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; materiau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type mortier, béton, chape (gris)
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PRELEVEMENT : P046 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client : A
RDC - Stockage pharmacie - Revétement de

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de
type papier, carton (beige)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P047 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client N
RDC - Local poubelle - Revétement de mur -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (rose) ;
matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT souple (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)
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PRELEVEMENT : P048 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Garage - Poteau - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ;
RAW PRODUCT matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
béton, chape (gris)
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PRELEVEMENT : P049 ‘

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Garage - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond platre

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur de type platre (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P050 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . :
RDC - Accueil patients - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur de type platre (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  143/356



http://www.apave-diagnostics.com/

0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO051 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piece n°1 - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle + ragréage - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + ragréage / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ;
CusT 01 matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ragréage (gris)
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PRELEVEMENT : P052 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piece n°1 - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau
semi-dur (blanc)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO053 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piéce n°1 - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
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PRELEVEMENT : P054 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piece n°1 - Poteau - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier,

béton, chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P055 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piéce n°1 - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plague de faux-plafond platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond platre

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds

RAW PRODUCT (jaune)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P056 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . "
RDC - Local entretien - Revétement de mur -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (beige)

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  149/356



http://www.apave-diagnostics.com/

Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO057

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant
RDC - Bureau n°7 - Ensemble des murs -

Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit (blanc)

0

Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P058 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li
om du client RDC - Bureau n°7 - Ensemble des murs -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type mortier, béton, chape (gris)
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P059 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Tisanerie - Evier - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélévement Pl P.artlehde.comch)zsarlt; N
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 ague isopnonique - Revetemen

bitumineux
Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague isophonique / Revétement bitumineux

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple

RAW PRODUCT ] . ;
bitumineux (noir)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P060 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client o
RDC - WC personnels - Revétement de mur

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type joint (blanc)
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P061 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client ; .
RDC - Cage d'escalier - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle + ragréage - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + ragréage / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type revétement de sol (gris) en
CUST 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type ragréage (gris)

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P062 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client : .
RDC - Cage d'escalier - Sous face escalier -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
mortier, béton, chape (gris)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P063 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client ;
RDC - Cage d'escalier - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n°:

N

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris) en traces
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P064 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li .
om du client RDC - Cage d'escalier - Ensemble des

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
marches - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type revétement de sol (marron)
CUST 01 en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
semi-dur de type ragréage (gris)

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (marron) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P065

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

RDC - Cage d'escalier - Limon - Toutes

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
ciment (fibreux) (gris)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P066
Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Cage d'escalier - Plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (brillant) (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P067 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . N
R+1 - Dégagement n°7 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol bleue

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de - S . .
CUST 01 type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO068 |

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant
R+1 - Dégagement n°7 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol bleue claire

Résultat amiante : Absence d’amiante

Commentaires

éparses réparation

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Dalles de sol bleue claire

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

(beige)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces
CUST 01 ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P069 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . N
R+1 - Dégagement n°7 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol bleue foncé

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol bleue foncé

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces - S . .
CUST 01 - matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P070 ‘

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Emplacement :

Piece ou local — Composant
R+1 - Dégagement n°7 - Revétement de sol -

Planche de croquis n°:

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau

(gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P071 ‘

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant
R+1 - Dégagement n°7 - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre

Planche de croquis n°:

peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ;
matériau semi-dur de type enduit (beige)

0

Fibres d'amiante non détectées
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PQ72 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client .
R+1 - Dégagement n°7 - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; - S . .
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P073 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li
om du client R+1 - Dégagement n°7 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond pléatre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond platre |

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux

RAW PRODUCT de type faux-plafonds (jaune)

0 Fibres d'amiante non détectées
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ODGve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P074 ‘

Emplacement :

;l'\
A “

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - HTP SSR - Revétement de mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur
(blanc) en traces

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  167/356



http://www.apave-diagnostics.com/

0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P075 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client R+1 - Chambre n°128 - Ensemble des murs -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
souple fibreux de type papier, carton (blanc)

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO076 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

N li
om du client R+1 - Salle d'eau n°128 - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau semi-dur de type platre (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO77 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

N li
om du client R+1 - Salle d'eau n°128 - Revétement de mur

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau
dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type

ciment-colle (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  170/356



http://www.apave-diagnostics.com/

0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO078 ‘

Emplacement :
T :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . N
R+1 - Dégagement n°9 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ;
CUST 01 matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
type dalle de sol (beige) en traces

RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P079 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . N
R+1 - Dégagement n°9 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle + ragréage - Dalles de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : ' i
Colle + ragréage / Dalles de sol i

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Matériau (jaune) ; matériau de type colle bitumineux
CusT 01 (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

(gris)
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P08O |

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant
R+1 - Dégagement n°9 - Ensemble des murs

Platre / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur

de type platre (blanc)

0

Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P081 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client .
R+1 - Dégagement n°9 - Ensemble des murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ;
matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
(blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux)

(gris)
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P082

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Dégagement n°9 - Poteau - Murs
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : ‘
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ;
matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
(blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux)

(gris)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P083 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client .
R+1 - Dégagement n°9 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plague de faux-plafond platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond platre

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P084

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

R+1 - Local électrique - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Résidus de colle noire

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Résidus de colle noire

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau

0 Fibres d'amiante de type chrysotile

semi-dur de type ragréage (gris)
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P085 ‘

Emplacement :
35.

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - WC n°7 - Revétement de mur - Mur
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment- 0 Fibres d'amiante non détectées
colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ;

matériau semi-dur (blanc)
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P086 |

Emplacement :

14

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Douche - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle noire - Revétement souple

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle noire / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 Matériau de type co!le (Jgune) ; mgtenau de type colle 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
bitumineux (noir)
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ODGve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P087 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Office - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ;
CusT 01 matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
bitumineux (noir) en traces
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opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P088
Emplacement :

< —

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Office - Evier - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque isophonique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague isophonique

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau souple bitumineux (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P089 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . n
R+1 - Laverie - Revétement de mur - Toutes

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ;
CUST 01 matériau de type colle (jaune) ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)

RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P090 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Lingerie - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple de type dalle de sol (vert) en traces ;
CUST 01 matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) en 0 Fibres d'amiante non détectées
traces
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P091 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Lingerie - Ensemble des murs - Mur
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Platre / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P092 |

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Lingerie - Faux-plafond - Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type
peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-
plafonds (beige)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P093 |

Emplacement :
|

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Lingerie - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau

RAW PRODUCT de type colle (jaune)

0 Fibres d'amiante non détectées
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P094 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client R+1 - Chambre n°109 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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ODGve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P095 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li
om du client R+1 - Chambre n°109 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - grise

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / grise :

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en
CusT 01 traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
de type colle (jaune)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P096 |

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Piece ou local — Composant
R+1 - Chambre n°109 - Ensemble des murs -

NO Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot - Papier peint

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot / Papier peint

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type mousse (jaune) ; matériau fibreux de
type papier peint (jaune) ; matériau de type peinture
(blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ;

RAW PRODUCT matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau

semi-dur de type platre (beige)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile

CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

189/356



http://www.apave-diagnostics.com/

epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P097
Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client R+1 - Chambre n°109 - Placard - Toutes

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque isophonique

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague isophonique

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (fibreux) (beige) ; matériau souple bitumineux

RAW PRODUCT (noir)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P098 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li
om du client R+1 - Salle d'eau n°109 - Revétement de sol

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol rose

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol rose

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) en
CusT 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de 0 Fibres d'amiante non détectées
type peinture (blanc)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P099 |

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

N li
om du client R+1 - Salle d'eau n°109 - Revétement de mur

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de
RAW PRODUCT type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier,

carton (beige)
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P100 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

N li
om du client R+1 - Salle d'eau n°109 - Faux-plafond -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Plafond
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type

RAW PRODUCT isolant (jaune)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P101
Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Matériels - Revétement de mur - Mur
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Faience

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

-

Objet :
Colle / Faience

Planche de croquis n°:

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment- 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ;

matériau semi-dur de type platre (blanc)
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P102 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

N li
om du client R+1 - Chambre n°119 - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Grise marbré verte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Grise marbré verte

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces - S . .
CUST 01 - matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P103 ‘

Emplacement :

- ST i

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+1 - Entrée - Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Peinture goutelette

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture goutelette

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
ciment (fibreux) (gris)
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0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P104 ‘

Emplacement :
)

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client . R
R+2 - Dégagement n°10 - Revétement de sol

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol orange foncé

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol orange foncé

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en
CUST 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type ragréage (rose)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P105 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . R
R+2 - Dégagement n°10 - Revétement de sol

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol orange

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : R N
Colle / Dalles de sol orange R

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en - S . .
CUST 01 traces : matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P106 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276 .
Piéce ou local — Composant

Nom lien e . R
om du client R+2 - Accueil infirmiers - Revétement de sol -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol blanche pois vert

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol blanche pois vert

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en
CUST 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type ragréage (rose)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P107 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére R+2 - Réserve n°5 - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Dalles de sol blanche pois rouge

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalles de sol blanche pois rouge

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P108
Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . A
R+2 - Escaliers de secours - Revétement de

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
sol - Sol
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Colle - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Revétement souple

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type revétement de sol (gris) en
CusT 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type ragréage (gris)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P109 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiere R+3 - Combles - Revétement de sol - Sol
44350
Nom de Popérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) +

RAW PRODUCT (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P110 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere R+3 - Combles - Revétement de mur - Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ;

RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P111 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere R+3 - Combles - Mur - Murs
44350
Nom de Popérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P112 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere R+3 - Combles - Couverture - Toutes zones
44350
Nom de Popérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Ardoises

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ardoises

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type ardoise (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P113 ‘

Emplacement :

4 4%

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facade Ouest - Poteau - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
béton, chape (gris)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P114 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

Nom du client .
Extérieur - Fagade Ouest - Mur sous-

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
bassement - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment 0 Fibres d'amiante non détectées

(gris)
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P115 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client -
Extérieur - Fagade Ouest - Poutre structure -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : ‘ _ ;
Béton / Peinture Sy ity 2 R X B T

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
(gris)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P116 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facade Ouest - Mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P117 ‘

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facade Ouest - Murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Joint de dilatation

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint de dilatation

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse

RAW PRODUCT (noir)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Extérieur - Fagcade Ouest agrandissement

Emplacement

Piéce ou local — Composant

accueil - Mur - Murs

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement
GOUBAULT Antonin 31/07/2023

Partie de composant
Enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit

Planche de croquis n°:

\ .

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau - S . .
RAW PRODUCT (pulvérulent) (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier

66744-139276 s
Piéce ou local — Composant

Nom du client - :
Extérieur - Fagcade Ouest agrandissement

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére . ;
accueil - Ensemble des seuils - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Métal / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Carport - Murs - Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : ” o
Béton / Peinture '

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Emplacement

Piece ou local — Composant

Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Carport - Poteau - Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier

66744-139276 s
Piéce ou local — Composant

Extérieur - Facade Ouest agrandissement -

Nom du client

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Mur - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Joint mastic

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint mastic

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT (pulvérulent) (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant

Nom du client L i
Extérieur - Facade Ouest agrandissement -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere
Poteau - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Enduit / Peinture

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de
RAW PRODUCT type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant

Nom du client ) .
Extérieur - Fagcade Sud agrandissement

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére )
pharmacie - Murs - Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client -
Extérieur - Fagade Sud - Structure poutre -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere
Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Emplacement :

Piece ou local — Composant

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facade Sud - Murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

'

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (beige) + (gris) ; matériau dur de type 0

mortier, béton, chape (gris)

Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facade Sud - Murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Joint de dilatation - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint de dilatation / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

w

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de - S )
RAW PRODUCT type mousse (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client . .
Extérieur - Facade Sud - Escaliers - Toutes

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : 4
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

i

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piece ou local — Composant

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facades Est - Murs - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
béton, chape (gris)
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client - L
Extérieur - Facades Est - Rampe handicapé

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
- Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  223/356



http://www.apave-diagnostics.com/

quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

~ Emplacement :

Numéro de dossier

744-13927 o
66 39276 Piéce ou local - Composant

Nom du client -
Extérieur - Facades Est - Muret - Toutes

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facades Nord - Mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT dur de type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local - Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facades Est - Murs - Murs
44350
Nom de Popérateur Date de prélévement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
béton, chape (gris)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Emplacement :

Numéro de dossier
66744-139276
Nom du client Piece ou local — Composant
NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Extérieur - Facades Nord - Mur - Murs
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de - S )
RAW PRODUCT type ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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onve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble Emplacement

Numéro de dossier

66744-139276 s
Piéce ou local — Composant

Nom du client L ) .
Extérieur - Escaliers extérieur Nord -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiere Ensemble des marches - Sol
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble

Nom du client

Emplacement

b e O

Numéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant

Extérieur - Escaliers extérieur Nord -

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Ensemble des murs - Murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (gris) ; matériau dur de type ciment 0

(gris)

Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier
66744-139276

Piéce ou local — Composant
Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Sous-

Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

NO 28 Avenue Pierre de la Bouexiére )
face escalier - Toutes zones
44350

Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant

GOUBAULT Antonin 31/07/2023 Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

/4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)
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Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Plans / Croquis
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Opcve

Titre : Batiment H

| N° planche : 1/8

N° dossier : 66744-139276

Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE

Commentaire :

Localisation : H

| Lieu / Zone : Sous-sol

Légende :
Bl conduit en amiante-cimeant
[ Enguit murai conterant de Famiante
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PO17 WC 1
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21373176.9)
ort Apave 213731TA1)

Opove

t e famiante
contenan! de famiante

Titre : Batiment H Aile Ouest I N° planche : 2/8 N° dossier : 66744-139276 Type : Croquis

Client : NO Version : 0 Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 44350 GUERANDE

Commentaire : Localisation : H Lieu / Zone : RDC
[Poai][Poaz PU33][Poa3
! Aile Est
1 | | o | | —
Vestialre
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b s i =
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ODOVG

Titre : Batiment H Aile Est

| N° planche : 3/8

N° dossier : 66744-139276

Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Commentaire :

Localisation : H

Lieu / Zone : RDC

Légende :
L™3 Colle de faienca contenant de I'amiante
[ Enduit peinture poteaux amiante

P47
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b
Stockage pharmacis
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pave

Légende :
B Dalles de sals canfenant de I'amianta
Enduit + painture limon (A)

Titre : Batiment H Aile Ouest I N° planche : 4/8

N° dossier : 66744-139276

Type : Croquis

nn Residus colie nolre (A)

1 Enauit mural cortenant de 'amiants

Client : NO Version : 0

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE

D Bande de calicol (4)

|:| Plagques lsophonique derrigre porte placard (4)
L=2 Colis de faience contanani de 'amiants

'__I Peinfure Goulelefle Entres (4)

Commentaire :

Localisation : H Lieu/ Zone : R+1
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ODOVG

Titre : Batiment H Aile Est

I N° planche : 5/8

N° dossier : 66744-139276 Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Légende :
B Dalles de sols contenant de 'amiante
[ Banda de calicot (4)
|:| Plaque isophonigue demere porte de placard (A)
=3 Cotie de fatence contenant de I'amiante
Endulf platre panture limon (A)

Commentaire : Localisation : H Lieu/ Zone : R+1
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ODOVG

Titre : Batiment H Aile Ouest

I N° planche : 6/8

N° dossier : 66744-139276

Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Commentaire :

Localisation : H

Lieu/ Zone : R+2

Légende :
B Dalles de sols contenant de 'amiante
] Erduif mural contenant de I'amiania
Enduif paire + peinture fimon (4)
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ODOVG

Titre : Batiment H Aile Est

I N° planche : 7/8

N° dossier : 66744-139276 Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Commentaire :

Localisation : H I Lieu/ Zone : R+2

Légende :
B Dalles de sols contenant de 'amiante
|:| Plagus isophonigue derriare parte de placard (A)
D Bande de calicol (4)
=3 Cotie de fatence contenant de I'amiante
Enduif pldtre + peinfure limon (4)
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ODOVG

Titre : Batiment H

I N° planche : 8/8 N° dossier : 66744-139276

Type : Croquis

Client : NO

Version : 0

Intervenant : GOUBAULT Antonin

Date : 04/08/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Commentaire :

Localisation : H

Lieu / Zone : Extérieur

Légende :

14 Marches escalier da secours (4)
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ODG\/e Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

PV_00720230801122767

«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons

35400 SAINT-MALO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page1/é
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE - NO

oo | Retérence client Description visuelle | TECLANE | —_Freparation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | P109-R+3 - Combles - | Matériau dur de type MEEC!R; 112 Calcination et Fibres d'amiante non '
Sol - Revétement de mortier, béton, chape / attaque acide détectées
sol - Béton (gris) + (beige) (methode
interne de
traitement)
002 | P110-R+3 - Combles - | Matériau souple fibreux /MFI’ESTBV' 172 Calcination et Fibres d'amiante non "
Murs - Revétement de | de type papier, carton attaque acide détectées
mur - Calicot (beige) ; matériau (méthode
semi-dur de type enduit interne de
(blanc) traitement)
Matériau souple fibreux M(Z)g:'G' 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
003 | P111-R+3 - Combles - | Matériau dur de type MlgsTBV' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non *
Murs - Mur - Béton mortier, béton, chape / attaque acide détectées
(gris) (méthode
interne de
traitement)
004 | P112-R+3 - Combles - | Matériau dur de type MET * 11 2 | calcination et Fibres d'amiante non
% : | P5BV 2
Toutes zones - ardoise (gris) attaque acide détectées
Couverture - Ardoises (méthode
interne de
traitement)
005 | P113-Extérieur - Matériau de type peinture MFI’ESE\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
Fagade Ouest - Murs - | (blanc) matériau / attaque acide chrysotile
Poteau - Béton - semi-dur de type enduit (méthode
Peinture (blanc) matériau dur de interne de
type mortier, béton, traitement)
chape (gris)
Tous les é de bilité sont bles sur d . La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a |'essai. Seules certaines (of"a(
[ i PP dans ce d t sont ¢ par I di 1. Elles sont identifiées par le symbole °.
3 fins Analy pour le Bati t Nord SAS ACCREDITATION N°
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page2/6
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE - NO

N°® ; Description visuelle Technique Préparation
éch. Référence client P utiisée / [Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
08 ::114;'Exéénet:r -M Matériau de type peinture VESTB\/' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
ACAG6 OUCSL=NUIS (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Mur sous-t_oassement = | semi-dur de type enduit (méthode
Béton - Peinture (blanc) ; matériau dur de interne de
type ciment (gris) traitement)
007 | P115-Extérieur - Matériau de type peinture| MET ¥ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type g
; | P5BV : :
Fagade Ouest - Murs - | (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Poutre structure - semi-dur de type enduit (méthode
Béton - Peinture (blanc) ; matériau dur de interne de
type ciment (gris) traitement)

008 | P116-Extérieur - Matériau de type peinture ,AIES-I-BV' 11 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Facgade Ouest - Murs - | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectees
Mur - Béton - Peinture | type mortier, béton, (méthode

chape (gris) interne de
traitement)

008 | P117-Extérieur - Matériau souple (blanc) ; ?APEJB\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
Fagade Ouest - Murs - | matériau de type attaque acide chrysotile
Murs - Joint de mousse (noir) (méthode
dilatation interne de

traitement)

010 | P118-Extérieur - Matériau dur de type ?’gﬂ;vg 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Ouest ciment-colle (blanc) ; attaque acide détectées
agrandissement matériau (pulvérulent) (méthode
accueil - Murs - Mur - | (vert) interne de
Enduit traitement)

* * * *

011 | P119-Extérieur - Matériau dur de type ,APESTBV 1472 Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Ouest mortier, béton, chape attaque acide détectées
agrandissement (gris) (méthode
accueil - Toutes zones interne de
- Ensemble des seuils traitement)

- Béton

012 | P120-Extérieur - Matériau de type peinture ,AFESE\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Carport - Murs - Murs - | (beige) ; matériau attaque acide détectées
Béton - Peinture semi-dur de type enduit (méthode

(gris) interne de

traitement)

Tous les é de bilité sont bles sur d . La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (of"ﬂ(
[ i pp> dans ce d sont ¢ par I di 1. Elles sont identifiées par le symbole °.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page3/6
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE - NO

eNch. Référence client Description visuelle [ Techidue e I'::Pa’a‘”“ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

013 | P121-Extérieur - Matériau dur de type VESTB\/' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Carport - Murs - Poteal | ciment-colle (beige) attaque acide détectées
- Béton - Peinture (méthode

interne de
traitement)

014 | P122-Extérieur - Matériau souple de type VFFSTB\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Ouest joint (blanc) ; matériau attaque acide détectées
agrandissement - (pulvérulent) (gris) (méthode
Toutes zones - Mur - interne de
Joint mastic traitement)

015 | P123-Extérieur - Matériau de type peinture ,AFEESTBV' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Ouest (gris) ; matériau attaque acide détectées
agrandissement - semi-dur de type enduit (méthode
Toutes zones - Poteau | (blanc) ; matériau dur de interne de
- Enduit - Peinture type mortier, béton, traitement)

chape (gris)
* - *

016 | P124-Extérieur - Matériau de type peinture 7";5;5\; 172 Calcination et Fibres d'amiante non
Fagade Sud (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
agrandissement type mortier, béton, (méthode
pharmacie - Murs - chape (gris) interne de
Murs - Béton - Peinture traitement)

017 | P125-Extérieur - Matériau de type peinture MET * 1712 ¥ Calcination et Fibres d'amiante de type *

A | P5BV :
Facade Sud - Murs - (blanc) ; matériau dur de attaque acide chrysotile
Structure poutre - type mortier, béton, (méthode
Béton - Peinture chape (gris) interne de
traitement)
018 | P126-Extérieur - Matériau de type peinture ;A’EJB\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type *
Facade Sud - Murs - (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Murs - Béton - Peinture | semi-dur de type enduit (méthode
(beige) + (gris) ; interne de
matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(gris)
019 | P127-Extérieur -

Facade Sud - Murs -

Murs - Joint de

dilatation - Peinture

Tous les é de bilité sont bles sur d . La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ‘
P i pp> dans ce d sont ¢ par I di 1. Elles sont identifiées par le symbole °.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01
Dossier N° : 23N030016

Référence dossier Client:
66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NO

Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49
Date de réception : 16/08/2023

Page4/6
Date d'analyse : 16/08/2023

N°® ; Description visuelle Technique Préparation
éch. Référence client P utiisée / [Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type MET * 142 ( Calcination et. Fibres d'amiante de type
P 7 3 | P5BV ;
joint (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
de type mousse (noir) (méthode
interne de
traitement)

020 | P128-Extérieur - Matériau dur de type VF!’ESE\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Facade Sud - Toutes mortier, béton, chape attaque acide détectées
zones - Escaliers - (gris) (méthode
Béton interne de

traitement)

021 | P129-Extérieur - Matériau de type peinture ,AFFSE\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
Facades Est - Murs - (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Murs - Béton - Peinture | semi-dur de type enduit (méthode

(blanc) ; matériau dur de interne de
type mortier, béton, traitement)
chape (gris)

022 | P130-Extérieur - Matériau dur de type VF?STBV. 172 | calcination et Fibres d'amiante non
Fagades Est - Toutes mortier, béton, chape attaque acide détectées
zones - Rampe (gris) (méthode
handicapé - Béton interne de

traitement)
* * * *

023 | P131-Extérieur - Matériau de type peinture MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

? | P5BV 5y
Facades Est - Toutes (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
zones - Muret - Enduit | type mortier, béton, (méthode
chape (beige) interne de
traitement)

024 | P132-Extérieur - Matériau de type peinture ?‘PESE\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Fagades Nord - Murs - (beige) + (blanc) ; attaque acide détectées
Mur - Béton - Peinture | matériau dur de type (méthode

mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)

025 | P133-Extérieur - Matériau de type peinture /MF"ESTB\; 1/ 2 |Calcination et| Fibres d'amiante de type
Fagades Est - Murs - (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Murs - Béton - Peinture | semi-dur de type enduit (méthode

(blanc) ; matériau dur de interne de

type mortier, béton, traitement)

chape (gris)
Tous les é de bilité sont sur d . La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (of"ﬂ(
[ i pp> dans ce d sont ¢ par I di 1. Elles sont identifiées par le symbole °.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page5/6
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE - NO

é'ih. Référence client Description visuelle ngl'l‘:é'z"f — /F;r:paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
026 | P134-Extérieur - Matériau de type peinture ,AESTB\/' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type 4
Fagades Nord - Murs - | (blanc) ; matériau dur de attaque acide chrysotile
Mur - Béton - Peinture | type ciment (gris) (méthode
interne de
traitement)
027 | P135-Extérieur - Matériau de type peinture MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type '
3 ) : | PSBV : :
Escaliers extérieur (blanc) ; matériau dur de attaque acide chrysotile
Nord - Sol - Ensemble | type mortier, béton, (méthode
des marches - Béton | chape (gris) interne de
traitement)
028 | P136-Extérieur - Matériau de type peinture MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type *
g ; s | P5BV :
Escaliers extérieur (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Nord - Murs - semi-dur de type enduit (méthode
Ensemble des murs - | (9ris) : matériau dur de interne de
Béton - Peinture type ciment (gris) traitement)
029 | P137-Extérieur - Matériau de type peinture /MPESTB\; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Escaliers extérieur (beige) ; matériau attaque acide détectées
Nord - Toutes zones - semi-dur de type enduit (méthode
Sous-face escalier - (gris) ; matériau dur de interne de
Béton - Peinture type mortier, béton, traitement)
chape (gris)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop¢
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les é de bilité sont bles sur d La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ‘
[ i pp> dans ce d 1t sont ¢ par I di 1. Elles sont identifiées par le symbole °.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page6/6
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE - NO

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le lab ire effi une lyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur.

Des comp ts décrits si ément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a a limite de détection. ** Pour étre ophquement

observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)* ; "Fibres d'ami non détectées" au MET s'entend
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la hmlle de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse,

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses lusi Toutefoi formément & son offre et & 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits facturés.

Laurie Wasielewski
Technicien Analyste Microscopie

Tous les é de bilité sont bles sur d La reproduction de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6

poge(s) Les résultats du ptesenl rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (0"“‘
[ pportées dans ce d sont par I ditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-104274-01

Numéro de dossier : 23N029103

Référence de dossier :

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23N029103-001 - Référence PO01-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revétement de sol - Colle -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-002 - Référence P002-Sous-sol - Salle de réunion - Toutes zones - Plinthes - Colle -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-003 - Référence P003-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Poteau - Plétre - Papier peint,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-004 - Référence P004-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Ensemble des murs - Béton -
Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-005 - Référence P005-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N°” 23N029103-006 - Référence P006-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Poutrelle -
Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-007 - Référence PO07-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Hourdis -
Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-008 - Référence P008-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revétement de sol - Béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N029103-009 - Référence P009-Sous-sol - Kitchenette - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-010 - Référence P010-Sous-sol - Kitchenette - Plafond - Plafond - Calicot - Toile de verre
peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-011 - Référence PO11-Sous-sol - Rangement n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-012 - Référence P012-Sous-sol - Sas n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-013 - Référence P013-Sous-sol - Sas n°1 - Murs - Ensemble des murs - Béton - Toile de
verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-014 - Référence P014-Sous-sol - Sanitaire n°1 - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-015 - Référence P015-Sous-sol - Sas n°2 - Sol - Revétement de sol - Béton - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-016 - Référence P016-Sous-sol - Sas n°2 - Murs - Cloisons - Carreaux de platre - Toile
de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-017 - Référence P017-Sous-sol - Archives - Murs - Cloisons - Carreaux de plétre - Toile
de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-018 - Référence P018-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Murs - Conduit de ventilation
X2 - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-019 - Référence P019-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Plafond - Plafond - Flocage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N” 23N029103-020 - Référence P020-RDC - Sas n°3 - Sol - Revétement de sol - Colle - Carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-021 - Référence P021-RDC - Sas n°3 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-022 - Référence P022-RDC - Sas n°3 - Plafond - Plafond - Béton - Peinture, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-023 - Référence P023-RDC - Hall - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N029103-024 - Référence P024-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Platre - Toile de verre
peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-025 - Référence P025-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre
peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-026 - Référence P026-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-027 - Référence P027-RDC - Hall - Plafond dans le plénum - Plafond - Béton, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-028 - Référence P028-RDC - Hall d'accueil - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile
de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-029 - Référence P029-RDC - Bureau accueil - Sol - Revétement de sol - Colle -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-030 - Référence P030-RDC - Bureau accueil - Sol - Revétement de sol - Ragréage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-031 - Référence P031-RDC - Bureau des admissions - Plafond - Faux-plafond - Plaque
de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-032 - Référence P032-RDC - Bureau des admissions - Sol - Revétement de sol - Colle
noire - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-033 - Référence P033-RDC - Bureau technique qualité - Sol - Revétement de sol - Colle
- Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-034 - Référence P034-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revétement de sol - Colle -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-035 - Référence PO35-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revétement de sol - Ragréage +
colle noire + Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-036 - Référence PO36-RDC - Dégagement n°1 - Toutes zones - Ensemble des murs -
Pléatre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-037 - Référence PO37-RDC - Kinésithérapie - Sol - Revétement de sol - Colle noire -
Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-038 - Référence PO38-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Plinthes - Colle -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-039 - Référence P039-RDC - Bureau kinésithérapeute - Murs - Revétement de mur -
Colle - Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-040 - Référence P040-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Ensemble des
murs - Plétre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-041 - Référence P041-RDC - Archives administratives - Plafond - Plafond - Plétre -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-042 - Référence P042-RDC - Dégagement n°3 - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N” 23N029103-043 - Référence P043-RDC - Local M.E.A - Toutes zones - Conduits de fluide -
Calorifuge - Revétement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23N029103-044 - Référence P044-RDC - Dégagement n°5 - Murs - Ensemble des murs - Bloc de
béton creux + joint - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-045 - Référence P045-RDC - Dégagement n°5 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-046 - Référence P046-RDC - Stockage pharmacie - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-047 - Référence P047-RDC - Local poubelle - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-048 - Référence P048-RDC - Garage - Toutes zones - Poteau - Béton - Peinture, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-049 - Référence P049-RDC - Garage - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-050 - Référence PO50-RDC - Accueil patients - Murs - Ensemble des murs - Plétre -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-051 - Référence P051-RDC - Piéce n°1 - Sol - Revétement de sol - Colle + ragréage -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-052 - Référence P052-RDC - Piéce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de
verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N029103-053 - Référence P053-RDC - Piéce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de
verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-054 - Référence P054-RDC - Piéce n°1 - Toutes zones - Poteau - Enduit - Toile de verre
peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-055 - Référence P055-RDC - Piece n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-056 - Référence P056-RDC - Local entretien - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-057 - Référence PO57-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de
verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-058 - Référence PO58-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de
verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-059 - Référence P059-RDC - Tisanerie - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique -
Revétement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-060 - Référence P060-RDC - WC personnels - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-061 - Référence P061-RDC - Cage d'escalier - Sol - Revétement de sol - Colle +
ragréage - Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23N029103-062 - Référence P062-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Sous face escalier -
Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-083 - Référence P063-RDC - Cage d'escalier - Murs - Ensemble des murs - Enduit -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-064 - Référence P064-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Ensemble des marches -
Colle - Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-065 - Référence P065-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Limon - Béton - Peinture,

prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-066 - Référence P066-RDC - Cage d'escalier - Plafond - Plafond - Béton - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-067 - Référence PO67-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles

de sol bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-068 - Référence P068-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles

de sol bleue claire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-069 - Référence P069-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles

de sol bleue foncé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-070 - Référence PO70-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revétement de sol - Ragréage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-071 - Référence P0O71-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot -
Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-072 - Référence PO72-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit -
Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-073 - Référence P073-R+1 - Dégagement n°7 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-074 - Référence P074-R+1 - HTP SSR - Murs - Revétement de mur - Colle - Faience,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-075 - Référence PO75-R+1 - Chambre n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot -
Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-076 - Référence PO76-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-077 - Référence PO77-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-078 - Référence P078-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revétement de sol - Colle -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-079 - Référence PO79-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revétement de sol - Colle +
ragréage - Dalles de sol, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-080 - Référence PO80-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Plétre -
Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-081 - Référence P081-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Enduit -
Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-082 - Référence P082-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Poteau - Enduit - Toile de verre
peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-083 - Référence P083-R+1 - Dégagement n°9 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond pléatre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-084 - Référence P084-R+1 - Local électrique - Sol - Revétement de sol - Résidus de
colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-085 - Référence P085-R+1 - WC n°7 - Mur - Revétement de mur - Colle - Faience,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-086 - Référence P086-R+1 - Douche - Sol - Revétement de sol - Colle noire -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-087 - Référence P087-R+1 - Office - Sol - Revétement de sol - Colle - Revétement
souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-088 - Référence P088-R+1 - Office - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23N029103-089 - Référence P089-R+1 - Laverie - Toutes zones - Revétement de mur - Colle -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-090 - Référence P090-R+1 - Lingerie - Sol - Revétement de sol - Colle - Revétement
souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-091 - Référence PO91-R+1 - Lingerie - Mur - Ensemble des murs - Platre - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N029103-092 - Référence P092-R+1 - Lingerie - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-093 - Référence P093-R+1 - Lingerie - Sol - Revétement de sol - Ragréage, prélevé pai
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-094 - Référence P094-R+1 - Chambre n°109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-095 - Référence P095-R+1 - Chambre n°109 - Sol - Revétement de sol - Colle - grise,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-096 - Référence P096-R+1 - Chambre n°109 - Murs - Ensemble des murs - Calicot -
Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-097 - Référence P097-R+1 - Chambre n°109 - Toutes zones - Placard - Plaque
isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N029103-098 - Référence P098-R+1 - Salle d'eau n®109 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles
de sol rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-099 - Référence P099-R+1 - Salle d'eau n®109 - Murs - Revétement de mur - Colle -
Faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-100 - Référence P100-R+1 - Salle d'eau n®109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.//www.eurofins. friamiante/analyses/
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- N° 23N029103-101 - Référence P101-R+1 - Matériels - Mur - Revétement de mur - Colle - Faience,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-102 - Référence P102-R+1 - Chambre n°119 - Sol - Revétement de sol - Colle - Grise
marbré verte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-103 - Référence P103-R+1 - Entrée - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture
goutelette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-104 - Référence P104-R+2 - Dégagement n°10 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles
de sol orange foncé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-105 - Référence P105-R+2 - Dégagement n°10 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles
de sol orange, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N029103-106 - Référence P106-R+2 - Accueil infirmiers - Toutes zones - Revétement de sol -
Colle - Dalles de sol blanche pois vert, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23N029103-107 - Référence P107-R+2 - Réserve n°5 - Sol - Revétement de sol - Colle - Dalles de
sol blanche pois rouge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-108 - Référence P108-R+2 - Escaliers de secours - Sol - Revétement de sol - Colle -
Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.//www.eurofins. friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page1/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Regu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
éhclzh. Référence client Description visuelle T:;::::uf e Il:ﬁparatnon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 23N029103-001 - Matériau dur de type :“UEJLa 112 Calcination Fibres d'amiante non
P001-Sous-sol - Salle | carrelage, faience (rose) et/ou attaque détectées
de réunion - Sol - . matériau dur de type acide
Revétement de sol - ciment-colle (gris) ; (méthode
Colle - Carrelage matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris)
002 | 23N029103-002 - Matériau dur de type MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
L /URL8
P002-Sous-sol - Salle | carrelage, faience et/ou attaque détectées
de réunion - Toutes (beige) ; matériau dur de acide
zones - Plinthes - Colle | type ciment-colle (gris) (méthode
- Carrelage interne de
traitement)
003 | 23N029103-003 - Matériau de type peinture ,MUE}RM 1/2 | Calcination Fibres d'amiante de type
M | PO03-Sous-sol - Salle (blanc) ; matériau et/ou attaque chrysotile
5 | de réunion - Murs - semi-dur de type enduit acide
“ | Poteau - Piatre - Papie | (blanc); matériau (méthode
peint semi-dur (gris) interne de
traitement)
004 | 23N029103-004 - Matériau de type peinture "UE‘.{LB i BYf £ Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO04-Sous-sol - Salle | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
de réunion - Murs - type mousse (jaune) ; acide
Ensemble des murs - matériau dur de type (méthode
Béton - Papier peint mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al Wojska Polskiego 90
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page2/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle Tm::u,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

005 | 23N029103-005 - Matériau de type peinture "L}El;rLS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P005-Sous-sol - Salle (beige) ; matériau de et/ou attaque détectées
de réunion - Plafond - | type peinture (blanc) ; acide
Faux-plafond - Plaque | matériau semi-dur (méthode
de faux-plafond fibreux de type interne de

faux-plafonds (beige) traitement)

006 | 23N029103-006 - Matériau dur de type ;JUERILa 172 Calcination Fibres d'amiante non
P006-Sous-sol - Salle mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
de réunion - Plafond (gris) acide
dans le plénum - (méthode
Poutrelle - Béton interne de

traitement)

007 | 23N029103-007 - Matériau dur de type ;ﬂggl_s 112 | Calcination Fibres d'amiante non
P0O07-Sous-sol - Salle mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
de réunion - Plafond (gris) acide
dans le plénum - (méthode
Hourdis - Béton interne de

traitement)

008 | 23N029103-008 - Matériau dur de type ,AUEI;LB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P008-Sous-sol - Salle mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
de réunion - Sol - (gris) acide
Revétement de sol - (méthode
Béton interne de

traitement)

009 | 23N029103-009 - Matériau dur de type ;wUEl;rL8 112 Calcination Fibres d'amiante non
P009-Sous-sol - carrelage, faience et/ou attaque détectées
Kitchenette - Murs - (blanc) ; matériau de acide
Revétement de mur - type peinture (blanc) ; (méthode
Colle - Faience matériau dur de type interne de

ciment-colle (blanc) traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils

ont été recus au |:

. Les essais identifiés par le sy
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page3/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
Vs Référence client P utiisée / [Nb prepNb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 ggr:gzsg 1 03'010 i Matériau de type ,VIUEJLS 112 Calcination Fibres d'amiante non
L SOUSE SO f maillage de fibres et et/ou attaque détectées
Kitchenette - .Pla ond.- liant (blanc) ; matériau acide
Plafond - Calicot - Toile | semi-gur de type enduit (méthode
de verre peinte (blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (blanc)
Matériau souple fibreux N/"\)/H-:V 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)

011 | 23N029103-011 - Matériau semi-dur de ,‘IUEJLB 112 Calcination Fibres d'amiante non
P011-Sous-sol - type plétre (blanc) ; et/ou attaque détectées
Rangement n°1 - matériau souple fibreux acide
Plafond - Faux-plafond de type papier, carton (méthode
- Plaque de (beige) interne de
faux-plafond traitement)

Matériau souple fibreux '?\O/ksv 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)

012 | 23N029103-012 - Matériau de type peinture, ,dREGTS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
P012-Sous-sol - Sas n | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
°1 - Plafond - semi-dur fibreux de type acide
Faux-plafond - Plaque | faux-plafonds (jaune) (méthode
de faux-plafond interne de

traitement)

013 ] 23N029103-013 - Matériau de type ,AUEJLB 17:2 Calcination Fibres d'amiante non
P013-Sous-sol - Sas n | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
°4 - Murs - Ensemble liant (blanc) ; matériau acide
des murs - Béton - dur de type mortier, (methode
Toile de verre peinte béton, chape (gris) interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

258/356


http://www.apave-diagnostics.com/

ODGVG

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins

PCA

PoLsiie Centanm
Aatovracy

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page4/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N° _ U Technique Préparation
&ch. Référence client Description visuelle tisde ' R ORETIE Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
04 g%f;ngsg 1 03'014 i Matériau dur de type ,VIUEJLS 1712 Calcination Fibres d'amiante non
R ous:so 3 carrelage, faience et/ou attaque détectées
Sanitaire n*1 - Murs - [ 1 1270)" matériau de acide
Revétemg'nt demur- | tyne peinture (blanc) ; (méthode
Colle - Faience matériau dur de type interne de
ciment-colle (blanc) traitement)

015 | 23N029103-015 - Matériau de type peinture rlUEgLa 172 Calcination Fibres d'amiante non
P015-Sous-sol - Sas n | (gris) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
°2 - Sol - Revétement | type mortier, béton, acide
de sol - Béton - chape (gris) (méthode
Peinture interne de

traitement)

016 | 23N029103-016 - Matériau semi-dur de ;‘UEgLs 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P016-Sous-sol - Sas n | type enduit (bleu) et/ou gttaque détectées
°2 - Murs - Cloisons - acide
Carreaux de platre - (méthode
Toile de verre peinte interne de

traitement)

017 | 23N029103-017 - Matériau de type peinture| ,‘IUEIJLB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P017-Sous-sol - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Archives - Murs - semi-dur de type enduit acide
Cloisons - Carreaux de | (blanc) (méthode
plétre - Toile de verre inferme de
peinte traitement)

018 | 23N029103-018 - Matériau de type peinture '7\0/'4'5\, 2/2 - Fibres d'amiante de type

@) | PO18-Sous-sol - (blanc) ; matériau dur chrysotile
Machinerie ascenseur | fibreux de type
- Murs - Conduit de fibres-ciment (gris)
ventilation X2 -
Fibres-ciment
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page5/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 [ 23N029103-019 - Matériau friable fibreux MUEgLS 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P019-.Soqs-sol v de type flocage (gris) ; / et/ou attaque détectées
Machinerie ascenseur | atariay (gris) acide
- Plafond - Plafond - (méthode
Flocage interne de
traitement)
Matériau friable fibreux M%Ev 272 2 Fibres d'amiante non
de type flocage (gris) / détectées
020 | 23N029103-020 - Matériau dur de type rUEI;{LS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P020-RDC - Sas n°3 - | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Sol - Revétement de (gris) acide
sol - Colle - Carrelage (méthode
interne de
traitement)
021 | 23N029103-021 - Matériau de type peinture rREérS A 112 Calcination Fibres d'amiante de type
P021-RDC - Sas n°3 - | (beige) ; matériau de et/ou attaque chrysotile
Murs - Ensemble des | type peinture (blanc) ; acide
murs - Enduit - matériau semi-dur de (méthode
Peinture type ciment (gris) ; interne de
matériau de type traitement)
peinture (blanc) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
022 | 23N029103-022 - Matériau de type peinture ,AUE';RM 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(1 | P0O22-RDC - Sas n°3 - | (beige) ; matériau dur de et/ou attaque chrysotile
Plafond - Plafond - type mortier, béton, acide
2) :
Béton - Peinture chape (gris) (méthode
interne de
traitement)
023 | 23N029103-023 -
P023-RDC - Hall -
Toutes zones - Plinthes
- Colle - Carrelage
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page6/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
| R6SA
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(beige) ;. matériau de acide
type peinture (blanc) ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
024 | 23N029103-024 - Matériau semi-dur de MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
| R6SA
P024-RDC - Hall - Mur: | type platre (blanc) ; et/ou attaque détectées
- Ensemble des murs - | matériau semi-dur (gris) acide
Plétre - Toile de verre (méthode
peinte interne de
traitement)
025 | 23N029103-025 - Matériau semi-dur de ’nREGTS A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P025-RDC - Hall - Mur: | type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
- Ensemble des murs - | matériau souple fibreux acide
Calicot - Toile de verre | de type papier, carton (méthode
peinte (beige) ; matériau interne de
semi-dur (brillant) traitement)
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M?('W';E 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux NIQIWF;E 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page7/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

026  23N029103-026 - Matériau dur de type M’.‘,Egs A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P026-RDC - Hall - Mur: mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
- Ensemble des murs - (gris) acide
Béton (méthode

interne de
traitement)

027 | 23N029103-027 - Matériau dur de type ”‘\’EGTS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
P027-RDC - Hall - mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Plafond dans le plénun | (gris) acide
- Plafond - Béton (méthode

interne de
traitement)

028 | 23N029103-028 - Matériau de type MREJS, A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P028-RDC - Hall maillage de fibres et / et/ou attaque détectées
d"accueil - Murs - liant (blanc) ; matériau acide
Ensemble des murs - | semi-dur de type enduit (méthode
Calicot - Toile de verre (brillant) (beige) ; interne de
peinte matériau souple fibreux traitement)

de type papier, carton
(beige) ; matériau
semi-dur (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux Mgl\fvpze 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux Mg\ll'sz 2.2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page8/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

029  23N029103-029 - Matériau souple de type M’.‘,Egs A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P029—BDC - Bureau revétement de sol / et/ou attaque détectées
accueil - Sol - (orange) acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Revétement interne de
souple traitement)

Matériau souple de type rRE(;rS 3 112 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(orange) en traces ; acide

matériau de type colle (méthode

(jaune) ; matériau interne de

semi-dur de type traitement)

ragréage (gris)

030 | 23N029103-030 - Matériau de type colle ,N'ngs % 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P030-RDC - Bureau (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
accueil - Sol - semi-dur de type acide
Revétement de sol - ragréage (gris) (methode
Ragréage interne de

traitement)
031 | 23N029103-031 - Matériau de type peinture] MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
; | R6SA
P031-RDC - Bureau (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
des admissions - semi-dur fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | faux-plafonds (beige) ; (méthode
- Plaque de ma?ériau semi-dur int_erne de
faux-plafond (beige) traitement)

032 | 23N029103-032 - Matériau semi-dur de ”{EGTS A 112 Calcination Fibres d'amiante de type
P032-RDC - Bureau type dalle de sol (gris) et/ou attaque chrysotile
des admissions - Sol - acide
Revétement de sol - (méthode
Colle noire - Dalles de interne de
sol traitement)

Matériau de type colle MOLP 2/2 - Fibres d'amiante de type
G A | XW2E
bitumineux (noir) ; chrysotile
matériau semi-dur de
type ragréage (gris)(i)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page9/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

033 | 23N029103-033 - Matériau dur de type ;WRE(;rS A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P033-RDC - Bureau carrelage, faience et/ou attaque détectées
technique qualité - Sol | (beige) ; matériau dur de acide
- Revétement de sol - | type joint ciment (gris) ; (méthode
Colle - Carrelage matériau de type colle interne de

(Jaune) ; matériau dur de traitement)
type ciment-colle (gris)

034 | 23N029103-034 - Matériau souple de type ;WREGTS A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P034-RDC - revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
Dégagement n°1 - Sol acide
- Revétement de sol - (méthode
Colle - Revétement interne.de
souple traitement)

Matériau souple de type rREgS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) traitement)
035 | 23N029103-035 - Matériau de type colle ”%E 2/2 = Fibres d'amiante de type
@) | PO35-RDC - (jaune) ; matériau chrysotile
Dégagement n°1 - Sol | semi-dur de type
- Revétement de sol - | ragréage (blanc) ;
Ragréage + colle noire | Matériau de type colle
+ Dalle de sol bitumineux (noir) ;
matériau semi-dur de
type ragréage (gris)

036 | 23N029103-036 - Matériau de type peinture ,“REJS A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P036-RDC - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Dégagement n°1 - semi-dur de type platre acide
Toutes zones - (blanc) (méthode
Ensemble des murs - deroa.de
Platre - Peinture traitement)

La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page10/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
037 | 23N029103-037 - Matériau de type colle MQIWZE 2512 - Fibres d'amiante de type
@) | PO37-RDC - (jaune) ; matériau / chrysotile
Kinésithérapie - Sol- | semi-dur de type
Revétement de sol - ragréage (blanc) ;
Colle noire - Dalles de | Matériau de type colle
sol bitumineux (noir) ;
matériau semi-dur de
type ragréage (gris)

038 | 23N029103-038 - Matériau dur de type MREJS A 14p72 Calcination Fibres d'amiante non
P038-RDC - Bureau carrelage, faience / et/ou attaque détectées
kinésithérapeute - (beige) ; matériau de acide
Toutes zones - Plinthes | type peinture (beige) ; (méthode
- Colle - Carrelage matériau dur de type interne de

ciment-colle (blanc) traitement)

039 | 23N029103-039 - Matériau dur de type rR’EGTS A 142 Calcination Fibres d'amiante non
P039-RDC - Bureau carrelage, faience et/ou attaque détectées
kinésithérapeute - (blanc) ; matériau de acide
Murs - Revétement de | type peinture (beige) ; (méthode
mur - Colle - Faience matériau dur de type interne de

ciment-colle (blanc) traitement)

040 | 23N029103-040 - Matériau de type peinture| ,WFE(;'S A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P040-RDC - Bureau (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
kinésithérapeute - semi-dur de type platre acide
Toutes zones - (blanc) (méthode
Ensemble des murs - interne de
Platre - Peinture traitement)

041 23N029103-041 - Matériau de type peinture ”?(IV-VPZE 272 2 Fibres d'amiante de type

5) | PO41-RDC - Archives (blanc) ; matériau chrysotile
administratives - semi-dur de type enduit
Plafond - Plafond - (blanc) ; matériau
Platre - Peinture semi-dur de type ciment
(fibreux) (gris)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page11/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N° ; Description visuelle Technique Préparation
Vs Référence client P utiisée / [Nb prepNb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

042 | 23N029103-042 - Matériau dur de type "FEVEBS 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P042-RDC - carrelage, faience et/ou attaque détectées
Dégagement n°3 - (blanc) ; matériau de acide
Murs - Revétement de | type peinture (rose) ; (méthode
mur - Colle - Faience matériau semi-dur de interne de

type joint (blanc) traitement)
043 | 23N029103-043 - Matériau souple leEETQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO43-RDC - Local bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
M.E.A - Toutes zones - | matériau fibreux de type acide
Conduits de fluide - isolant (beige)(ii) (méthode
Calorifuge - interne de
Revétement bitumineu: traitement)
Matériau fibreux de type I’%E ]2 - Fibres d'amiante non
isolant (beige) détectées

044 | 23N029103-044 - Matériau de type peinture ;‘5&83 112 Calcination Fibres d'amiante non
P044-RDC - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Dégagement n°5 - semi-dur fibreux de type acide
Murs - Ensemble des faux-plafonds (beige) (méthode
murs - Bloc de béton inteme de
creux + joint - Peinture traltement)

045 | 23N029103-045 - Matériau de type peinture /MF%/EBS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P045-RDC - (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectees
Dégagement n°5 - type mortier, béton, acide
Plafond - Faux-plafond | chape (gris) (méthode
- Plaque de interne de
faux-plafond traitement)

046 | 23N029103-046 -

P046-RDC - Stockage

pharmacie - Murs -

Revétement de mur -

Colle - Faience
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quiils
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page12/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
| FWB3
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau de acide
type peinture (blanc) ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) ; traitement)
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(beige)
Matériau souple fibreux '??(IV-\;’ZE 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
047 | 23N029103-047 - Matériau dur de type M)O(bVZE 22 - Fibres d'amiante de type
®) | PO47-RDC - Local carrelage, faience (rose) / chrysotile
poubelle - Murs - . matériau dur de type
Revétement de mur - | joint ciment (blanc) ;
Colle - Faience matériau souple (beige)
. matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur de
type ciment (fibreux)
(gris)
048 | 23N029103-048 - Matériau (gris) ; matériau MNE:;rW 172 Calcination Fibres d'amiante de type
) | PO48-RDC - Garage - de type peinture (beige) ; / et/ou attaque chrysotile
Toutes zones - Poteau matériau souple (blanc) ; acide
- Béton - Peinture matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)

049 | 23N029103-049 - Matériau fibreux de type :WFE\;VrBS 2 R Calcination Fibres d'amiante non
P049-RDC - Garage - papier peint (blanc) ; et/ou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond | matériau semi-dur de acide
- Plaque de type platre (blanc) (méthode
faux-plafond interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page13/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
050 | 23N029103-050 - Matériau semi-dur de "FEVEBS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P050-RDC - Accueil type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
patients - Murs - matériau semi-dur de acide
Ensemble des murs - type plétre (blanc) (méthode
Platre - Peinture interne de
traitement)
051 | 23N029103-051 - Matériau souple de type ylFE\ngs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P051-RDC - Piéce n°1 | dalle de sol (gris) et/ou attaque détectées
- Sol - Revétement de acide
sol - Colle + ragréage (méthode
Revétement souple kitema.de
traitement)
Matériau souple de type 7‘UE7TRM 2 Y Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (gris) en et/ou attaque détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris)(ii) traitement)
052 | 23N029103-052 - Matériau de type /MFEVEBB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P052-RDC - Piece n°1 | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
- Murs - Ensemble des | liant (blanc) ; matériau acide
murs - Calicot - Toile semi-dur de type enduit (méthode
de verre peinte (blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (beige) ; matériau
semi-dur (blanc)
Matériau souple fibreux M%E 2,2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
053 | 23N029103-053 -
P053-RDC - Piece n°1
- Murs - Ensemble des
murs - Enduit - Toile de
verre peinte
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page14/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
Vs Référence client P utiisée / [Nb prepNb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type ,AFEVE% 112 Calcination Fibres d'amiante non
maillage de fibres et et/ou attaque détectées
liant (jaune) ; matériau acide
semi-dur de type enduit (méthode
(granulaire) (beige) ; interne de
matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(gris)
054 | 23N029103-054 - Matériau de type ,AFEVEBS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P054-RDC - Piece n°1 | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
- Toutes zones - liant (blanc) ; matériau acide
Poteau - Enduit - Toile | de type peinture (bleu) ; (méthode
de verre peinte matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) ; traitement)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
055 | 23N029103-055 - Matériau semi-dur ;"FEVEBs 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P055-RDC - Piece n°1 | fibreux de type et/ou attaque détectees
- Plafond - faux-plafonds (jaune) acide
Faux-plafond - Plaque (méthode
de faux-plafond platre interne de
traitement)
056 | 23N029103-056 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/| FWB3
P056-RDC - Local carrelage, faience et/ou attaque détectées
entretien - Murs - (blanc) ; matériau de acide
Revétement de mur - type peinture (blanc) ; (methode
Colle - Faience matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) traitement)
057 | 23N029103-057 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
7 | FWB3
P057-RDC - Bureau n | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
°7 - Murs - Ensemble liant (blanc) ; matériau acide
des murs - Calicot - semi-dur de type enduit (méthode
Toile de verre peinte | (®1anc) is(ne o
traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page15/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

058 | 23N029103-058 - Matériau de type MFEVEBS 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P058-RDC - Bureau n | maillage de fibres et / et/ou attaque détectées
°7 - Murs - Ensemble liant (blanc) ; matériau acide
des murs - Enduit - semi-dur de type enduit (méthode
Toile de verre peinte (blanc) ; matériau dur de interne de

type mortier, béton, traitement)
chape (gris)

059 | 23N029103-059 - Matériau (polymérisé) ;‘FEVEBS 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
P059-RDC - Tisanerie - | (transparent) ; matériau et/ou attaque chrysotile
Toutes zones - Evier - souple bitumineux (noir) acide
Plaque isophonique - (méthode
Revétement bitumineus interne de

traitement)

060 | 23N029103-060 - Matériau dur de type MFEWTBS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P060-RDC - WC carrelage, faience / et/ou attaque détectées
personnels - Murs - (blanc) ; matériau de acide
Revétement de mur - type peinture (blanc) ; (méthode
Colle - Faience matériau semi-dur de interne de

type joint (blanc) traitement)

061 | 23N029103-061 - Matériau souple de type ’alJEgLS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P061-RDC - Cage revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
d"escalier - Sol - acide
Revétement de sol - (méthode
Colle + ragréage - interne de
Revétement souple traitement)

Matériau souple de type ;wUEgLS 172 Calcination Fibres d'amiante non

revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées

en traces ; matériau de acide

type colle (jaune) ; (méthode

matériau semi-dur de interne de

type ragréage (gris) traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page16/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0(?)2 g%r;g_zségs:ocsig'e Matériau de type peinture, "\/EQ{/B 112 Calcination Fibres d'amiante non
o 3 (blanc) ; matériau et/ou attaque detectees
@ | d"escalier - Toutes semi-dur de type enduit acide
zones - Sous face (brillant) (blanc) ; (méthode
escalier - Béton - matériau dur de type interne de
Peinture mortier, béton, chape traitement)
(gris)

063 | 23N029103-063 - Matériau de type peinture MREgQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P063-RDC - Cage (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
d"escalier - Murs - semi-dur de type enduit acide
Ensemble des murs - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Enduit - Peinture type mortier, béton, interne de

chape (gris) en traces traitement)

064 | 23N029103-064 - Matériau souple de type M;sggo 172 Calcination Fibres d'amiante non
P064-RDC - Cage revétement de sol / et/ou attaque détectées
d"escalier - Toutes (marron) acide
zones - Ensemble des (méthode
marches - Colle - Brieimade
Revétement souple traitement)

Matériau souple de type "REEQQ iy Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(marron) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (gris)
065 | 23N029103-065 - Matériau de type peinture M?:Ié';L 2/2 - Fibres d'amiante de type
) | PO65-RDC - Cage (blanc) ; matériau / chrysotile
d"escalier - Toutes semi-dur de type enduit
zones - Limon - Béton - | (Planc) ; matériau
Peinture semi-dur de type ciment
(fibreux) (gris)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page17/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
02]6 g%:g_zségs:.g:g-e Matériau de type peinture, r(:E;FS 112 Calcination Fibres d'amiante non
o 3 (blanc) ; matériau et/ou attaque detectees
d'escalier - Plafond - | somi qur de type enduit acide
Plafond - Béton - (brillant) (blanc) (méthode
Peinture interne de
traitement)

067 | 23N029103-067 - Matériau semi-dur de leEETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO67-R+1 - type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - Sol acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol interne de
bleue traitement)

Matériau de type colle ”QEJQQ 1242 Calcination Fibres d'amiante non
(jJaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur (gris) interne de

traitement)

068 | 23N029103-068 - Matériau semi-dur de /MREgQQ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P068-R+1 - type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - Sol acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol inie/ne.de
bleue claire traitement)

Matériau semi-dur de ’AREI:Z'-QO 172 Calcination Fibres d'amiante non

type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées

en traces ; matériau acide

souple de type joint (méthode

(blanc) ; matériau interne de

(beige) traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page18/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle Tm::u,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
069 [ 23N029103-069 - Matériau semi-dur de MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P069-R+1 - / RESQ
= type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - Sol acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol interne de
bleue foncé traitement)
Matériau semi-dur de rREEQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) (méthode
interne de
traitement)

070 | 23N029103-070 - Matériau semi-dur de /MREETQQ 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
PO70-R+1 - type ragréage (rose) ; et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - Sol - | matériau (gris) acide
Revétement de sol - (méthode
Ragréage interne de

traitement)

071 23N029103-071 - Matériau de type /MREgQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO71-R+1 - maillage de fibres et et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - liant (bleu) ; matériau acide
Murs - Ensemble des | semi-dur de type enduit (méthode
murs - Calicot - Toile | (P€1ge) inie/ne.da
de verre peinte traitement)

072 | 23N029103-072 - Matériau de type ,AREérgo 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO72-R+1 - maillage de fibres et et/ou attaque détectées
Dégagement n°7 - liant (bleu) ; matériau acide
Murs - Ensemble des | semi-dur de type enduit (méthode
murs - Enduit - Toile de | (Prillant) (beige) interne de
verre peinte traitement)

La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils

ont été recus au |:

. Les essais id

fiés par le sy
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page19/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
73 gsar;lg_zslg?-on N Matériau (fibreux) (blanc) ”QEEQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
o . matériau semi-dur et/ou attaque detectees
Dégagement n°7 - fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | fayx-piafonds (jaune) (méthode
- Plaque de interne de
faux-plafond platre traitement)
074 | 23N029103-074 - Matériau dur de type MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
: /VevB
) | PO74-R+1 - HTP SSR - | carrelage, faience et/ou attaque détectées
Murs - Revétement de | (blanc) ; matériau de acide
mur - Colle - Faience type peinture (blanc) ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment-colle (blanc) en traitement)
traces ; matériau
semi-dur (blanc) en
traces

075 | 23N029103-075 - Matériau de type rlngQ 1if2 Calcination Fibres d'amiante non
P075-R+1 - Chambre r | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
°4128 - Murs - liant (bleu) ; matériau acide
Ensemble des murs - semi-dur de type enduit (méthode
Calicot - Toile de verre | (blanc) ; matériau souple interne de

: fibreux de type papier, traitement)
peinte
carton (blanc)
Matériau souple fibreux N/‘glél;L 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)

076 | 23N029103-076 - Matériau souple fibreux rREggQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P076-R+1 - Salle d"eai | de type papier, carton et/ou attaque détectées
n°128 - Murs - (blanc) ; matériau acide
Ensemble des murs - | semi-dur de type platre (méthode
Calicot (blanc) interne de

traitement)
Matériau souple fibreux N/‘gl(':';L 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
La rep: de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page20/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
077 | 23N029103-077 - Matériau dur de type MNEJW 1712 Calcination Fibres d'amiante non
) | PO77-R+1 - Salle d"eal | carrelage, faience ! et/ou attaque détectées
n°128 - Murs - (blanc) ; matériau de acide
Revétement de mur - type peinture (bleu) en (méthode
Colle - Faience traces ; matériau dur de interne de
type joint ciment (blanc) ; traitement)
matériau dur de type
ciment-colle (gris)

078 | 23N029103-078 - Matériau souple de type MREEQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P0O78-R+1 - dalle de sol (gris) / et/ou attaque détectées
Dégagement n°9 - Sol acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Revétement interne de
souple traitement)

Matériau souple de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
% /RESQ 2

dalle de sol (gris) en et/ou attaque chrysotile

traces ; matériau de type acide

colle (jaune) ; matériau (méthode

semi-dur de type dalle interne de

de sol (beige) en traces traitement)

079 | 23N029103-079 - Matériau semi-dur de MREggQ 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P079-R+1 - type dalle de sol (beige) / et/ou attaque chrysotile
Dégagement n°9 - Sol acide
Revétement de sol - (méthode
Colle + ragréage - inferme do
Dalles de sol traitement)

Matériau (jaune) ; n’?:'é?lL 242 - Fibres d'amiante de type
matériau de type colle chrysotile
bitumineux (noir) ;
matériau semi-dur
(beige) ; matériau
semi-dur (gris)(i)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page21/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
080  23N029103-080 - Matériau de type peinture, MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
P0O80-R+1 - A : : /RESQ
S (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
Dégagement n°9 - semi-dur de type platre acide
Murs - Ensemble des [ (janc) (méthode
murs - Platre - Toile de interne de
verre peinte traitement)
081 | 23N029103-081 - Matériau de type M‘I)GLJZ 272 - Fibres d'amiante de type
) | PO81-R+1 - maillage de fibres et / chrysotile
Dégagement n°9 - liant (jaune) ; matériau
Murs - Ensemble des | de type peinture (beige) ;
murs - Enduit - Toile de ?::‘étz':’e"(‘:ags:)
. I 2
Rl matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur de
type ciment (fibreux)
(gris)
082 | 23N029103-082 - Matériau de type M%J'; 2.2 - Fibres d'amiante de type
) | PO82-R+1 - maillage de fibres et / chrysotile
Dégagement n°9 - liant (jaune) ; matériau
Murs - Poteau - Enduit | de type peinture (beige) ;
- Toile de verre peinte | Matériau de type
peinture (marron) ;
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur de
type ciment (fibreux)
(gris)

083 | 23N029103-083 - Matériau de type peinture| /MREI::rQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P083-R+1 - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Dégagement n°9 - semi-dur fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | faux-plafonds (beige) (méthode
- Plaque de intgrne de
faux-plafond platre traitement)

La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page22/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
084 | 23N029103-084 - Matériau de type colle M?}I&F 4 2512 - Fibres d'amiante de type
4 | PO84-R+1 - Local bitumineux (noir) ; / chrysotile
électrique - Sol - matériau semi-dur de
Revétement de sol - type ragréage (gris)
Résidus de colle noire
085 | 23N029103-085 - Matériau dur de type MVEQ.{/B 112 Calcination Fibres d'amiante non
®) | P085-R+1 - WC n°7 - carrelage, faience / et/ou attaque détectées
Mur - Revétement de (blanc) ; matériau de acide
mur - Colle - Faience type peinture (bleu) ; (meéthode
matériau semi-dur de interne de
type joint (blanc) ; traitement)
matériau dur de type
ciment-colle (blanc) ;
matériau de type
peinture (beige) ;
matériau semi-dur
(blanc)
086 | 23N029103-086 - Matériau souple de type ,nl?Eggo 112 Calcination Fibres d'amiante non
P086-R+1 - Douche - | revétement de sol et/ou attaque détectées
Sol - Revétement de (beige) acide
sol - Colle noire - (méthode
Revétement souple bilsme de
traitement)
Matériau de type colle moLp 22 & Fibres d'amiante de type
2 s ; 11GJ2
(jaune) ; matériau de chrysotile
type colle bitumineux
(noir)(i)
087 | 23N029103-087 - Matériau souple de type ’“REEQQ 15072 Calcination Fibres d'amiante non
P087-R+1 - Office - dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Sol - Revétement de acide
sol - Colle - (méthode
Revétement souple inteme.de
traitement)
La rep: de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page23/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type /N‘gJAs 112 Calcination Fibres d'amiante de type
dalle de sol (bleu) en et/ou attaque chrysotile
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
de type colle bitumineux interne de
(noir) en traces(iii) (iv) traitement)
088 | 23N029103-088 - Matériau souple y‘cEng 112 Calcination Fibres d'amiante non
©) | po8s-R+1 - Office - bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Toutes zones - Evier - acide
Plaque isophonique (méthode
interne de
traitement)

089 | 23N029103-089 - Matériau souple de type MREggQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P089-R+1 - Laverie - dalle de sol (bleu) / et/ou attaque détectées
Toutes zones - acide
Revétement de mur - (méthode
Colle - Revétement interne de
souple traitement)

Matériau souple de type ;‘5&'3 G 112 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (bleu) en et/ou attaque détectées
traces ; matériau de type acide

colle (jaune) ; matériau (méthode

de type peinture (bleu) ; interne de

matériau semi-dur traitement)

(blanc)(ii)

090 | 23N029103-090 - Matériau souple de type VRE!.ErQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P090-R+1 - Lingerie - | dalle de sol (vert) et/ou attaque détectées
Sol - Revétement de acide
sol - Colle - (méthode
Revétement souple interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page24/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ;dCESTKZ 112 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (vert) en et/ou attaque détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
(blanc) en traces(ii) interne de
traitement)

091 | 23N029103-091 - Matériau semi-dur de MUEF{LB 112 Calcination Fibres d'amiante non
P091-R+1 - Lingerie - | type enduit (blanc) / et/ou attaque détectées
Mur - Ensemble des acide
murs - Platre - Peinture (méthode

interne de
traitement)
092 | 23N029103-092 - Matériau de type peinture| MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
g 2 / /URL8
P092-R+1 - Lingerie - | (bleu); matériau de type et/ou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond | peinture (beige) . acide
- Plaque de matériau semi-dur de (méthode
faux-plafond type enduit (blanc) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
fibreux de type
faux-plafonds (beige)

093 | 23N029103-093 - Matériau semi-dur de ?‘5,{,_8 112 | Calcination Fibres d'amiante non
P093-R+1 - Lingerie - | type ragréage (rose) ; et/ou attaque détectées
Sol - Revétement de matériau de type colle acide
sol - Ragréage (jaune) (méthode

interne de
traitement)

094 | 23N029103-094 - Matériau de type peinture MFEEggQ 15452 Calcination Fibres d'amiante non
P094-R+1 - Chambre r | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
°109 - Plafond - semi-dur fibreux de type acide
Faux-plafond - Plaque faux-plafonds (beige) .(méthode
de faux-plafond interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page25/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0ab gggg_zg??'gaz mbre r | Matériau semi-dur de rgggo 172 | Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
“109 - Sol - acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - grise interne de
traitement)
Matériau semi-dur de "REEQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type peinture (blanc) ; (méthode
matériau de type colle interne de
(jaune) traitement)

096 | 23N029103-096 - Matériau de type M;ggo 172 | Calcination Fibres d'amiante de type
P096-R+1 - Chambre r | mousse (jaune) ; / et/ou attaque chrysotile
°109 - Murs - matériau fibreux de type acide
Ensemble des murs - | papier peint (jaune) ; (méthode
Calicot - Papier peint matériau de type interne de

peinture (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (beige) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(beige)
Matériau souple fibreux M(\)/!fgv 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux "}3'4-5\/ 2/2 » Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page26/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

097 | 23N029103-097 - Matériau (fibreux) (beige) MREI;I.QQ 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
P097-R+1 - Chambre r | : matériau souple / et/ou attaque chrysotile
°109 - Toutes zones - bitumineux (noir) acide
Placard - Plaque (méthode
isophonique interne de

traitement)

098 | 23N029103-098 - Matériau semi-dur de leEETQQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P098-R+1 - Salle d"eat | type dalle de sol et/ou attaque détectées
n°109 - Sol - (orange) acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol interne de
rose traitement)

Matériau semi-dur de leEggo 1242 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol et/ou attaque détectées
(orange) en traces ; acide

matériau de type colle (méthode

(jaune) ; matériau de interne de

type peinture (blanc) traitement)

099 | 23N029103-099 - Matériau dur de type /MREgQQ 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P099-R+1 - Salle d"eal | carrelage, faience et/ou attaque chrysotile
n°109 - Murs - (blanc) ; matériau de acide
Revétement de mur - type peinture (orange) ; (méthode
Colle - Faience matériau dur de type interne de

ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(beige)
Matériau souple fibreux M\O/‘l‘ﬁv 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quiils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page27/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
Vs Référence client P utiisée / [Nb prepNb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
100, g?;gzg:?s_;oﬁ 4 @ Matériau (fibreux) (blanc) rREI;rQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
gl -Salledieal | . atériau fibreux de type et/ou attaque détectées
n°109 - Plafond - isolant (jaune) acide
Faux-plafond - Plaque (méthode
de faux-plafond interne de
traitement)
Matériau fibreux de type "7%‘]’; 242 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

101 | 23N029103-101 - Matériau dur de type ,ﬂI\IEJW 112 Calcination Fibres d'amiante de type

@) | P101-R+1 - Matériels - | carrelage, faience et/ou attaque chrysotile
Mur - Revétement de (blanc) ; matériau de acide
mur - Colle - Faience | type peinture (beige) ; (méthode

matériau semi-dur de interne de
type joint (blanc) ; traitement)
matériau dur de type

ciment-colle (blanc) ;

matériau de type

peinture (jaune) ;

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

102 | 23N029103-102 - Matériau semi-dur de ;‘REJS "y 172 Calcination Fibres d'amiante non
P102-R+1 - Chambre r | type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
°119 - Sol - Revétemer acide
de sol - Colle - Grise (méthode
marbré verte interne de

traitement)
Matériau semi-dur de /MREgs A 172 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune)(iii) (méthode
interne de
traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils

ont été recus au |:
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page28/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
é'::h. Référence client Description visuelle T::;:égu,e e Il:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
1031 23N029103-103 - Matériau de type peinture| MOLP 212 - Fibres d'amiante de type
() | P103-R+1 - Entrée - e : /1GJ2
(beige) ; matériau chrysotile
Murs - Ensemble des semi-dur de type enduit
murs - Enduit - (blanc) ; matériau
Peinture goutelette semi-dur de type ciment
(fibreux) (gris)

104 | 23N029103-104 - Matériau semi-dur de MUEI\}3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P104-R+2 - type dalle de sol (beige) / et/ou attaque détectées
Dégagement n°10 - So | (i) acide
- Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol interne de
orange foncé traitement)

Matériau semi-dur de rREérS A 1242 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées

en traces ; matériau de acide

type colle (jaune) ; (méthode

matériau semi-dur de interne de

type ragréage (rose)(iii) traitement)

105 | 23N029103-105 - Matériau semi-dur de /MREt;rS A 142 Calcination Fibres d'amiante non
P105-R+2 - type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
Dégagement n°10 - So acide
- Revétement de sol - (méthode
Colle - Dalles de sol inie/ne.de
orange traitement)

Matériau semi-dur de ’AREGTS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune)(iii) (méthode
interne de
traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centanm
Aatovracy

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page29/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
Vs Référence client P utiisée / [Nb prepNb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
108 g?;gzslg 3';06 N i Matériau semi-dur de rREgS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
: B4 mAccue) type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
infirmiers - Toutes acide
zones - Revétement de (méthode
sol - Colle - Dalles de interne de
sol blanche pois vert traitement)
Matériau semi-dur de "RE(;[S A 112 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose)iii) traitement)
107 | 23N029103-107 - Matériau semi-dur de rREérS A 172 Calcination Fibres d'amiante non
P107-R+2 - Réserve n | type dalle de sol (blanc) et/ou attaque détectées
°5 - Sol - Revétement acide
de sol - Colle - Dalles (méthode
de sol blanche pois interne de
rouge traitement)
108 | 23N029103-108 - Matériau souple de type ,‘REgS % 112 Calcination Fibres d'amiante non
P108-R+2 - Escaliers revétement de sol (gris) et/ou attaque détectéees
de secours - Sol - acide
Revétement de sol - (méthode
Colle - Revétement interne de
souple traitement)
Matériau souple de type ,ﬂvsaTs A 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)
La reprod de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quils
ont été recus au |: . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page30/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(5) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(6) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(iii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résuitat. Une contre-analyse sera impossible.

(iv) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection, Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quiils
ont été recus au |: Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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Rapport n°

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. ot coamiou
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page31/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Recu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception :07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

NB 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire,

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des comp ts décrits simultané t dans une méme couche n'ont pas pu faire Iobpet de pnses d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses lusi Toutefoi ément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échanllllons massrfs La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conciusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essaij dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse,

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 ym.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client,

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n®0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n®10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante

délibérément ajouté dans les matériaux et produits facturés.

Validé et approuvé par :

Patrycja Kostek

Technicien de Laboratoire
La duction de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels qu'ils
ont élé recus au |: Les essais identifiés par le bole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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ANNEXE : Autres documents

Document : Rapport de repérage Apave

APAVE DONNEUR D'ORDRE

AGENCE DE SAINT NAZAIRE HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
Rue Victor Schoelcher ZI des GUERANDE

Noés CS 60060

G ve 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE 44350 GUERANDE
Tél. : 02 40 00 90 91 CONTACT : Monsieur PAGEOT Hervé

Pré Rapport de mission de
repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux dans un
immeuble bati

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents
Le présent document constitue un pré-rapport correspondant a une 1ére étape de repérage

Numéro d'affaire : 21373178 Lieu d'intervention : Date d'intervention :
Numeéro de rapport : 21373178-1 Du 28/01/2022 au 18/03/2022

Date : 28/10/2022 Batiment H - V80
28 AVENUE PIERRE DE LA
BOUEXIERE
28 avenue Pierre de la Bouexiére .
44350 GUERANDE Signature ;

Intervenant : Monsieur Claude BULOURDE

Destinataire rapport :
HOPITAL INTERCOMMUNAL
PRESQU'ILE DE GUERANDE

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 67 pages

Apave - immeuble Cancpy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex - SA au capital de 215 864 061 € - RCS Pans 527 573 141
Fikales opérationnelies - Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 , Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 |
Apave Parisienne SAS - RCS 363 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925
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Repérage amiante avant travaux

0 DOVG Numéro de rapport : 213731781

1 |INFORMATIONS GENERALES

1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE Numéro de Lot :
28 avenue Pierre de la Bouexiére Référence Cadastrale : Non communiqué
44350 GUERANDE Date du Permis de Construire :

Etage :2

Batiment :H

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment :  Etablissements sanitaires : Hopitaux et

cliniques
I 1.2 IDESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom:  HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE Nom:  HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE GUERANDE
A haresse: 44350 GUERANDE
44350 GUERANDE
[1.3 [EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 21373178-1 Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le
Batiment Ouest
Repérage réalisé par : BULOURDE Claude Adresse laboratoire : Rue Pierre Adolphe Bobierre BP
N° certificat de qualification : CPDI5358 42301 F 44323 NANTES CEDEX
Date d'obtention : 04/09/2019 Numéro d'accréditation : 1-6697
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :
I.CERT Organisme d'assurance AXA FRANCE IARD
Batiment K professionnelle :
Parc d'affaires, Espace Performance Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
35760 SAINT-GREGOIRE 92727 NANTERRE CEDEX
N° de contrat d'assurance : 10800807204
Date de la commande : 22/06/2021 Date de validité : 31/12/2022

Accomp:

agnateur : Hervé PAGEOT

I 1.4 [ REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : "Réhabilitation d’'une partie du batiment, changement d'activité de locaux a sommeil type U a

bureaux
RdJ+Rd!

. Grosse modification de la cuisine en RDC
C un étage + 100 m? sous un clocher surface totale 2600 m"

I 1.5 I VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Nom de

I'opérateur : BULOURDE Claude Lieu et date d'établissement du rapport

AGENCE DE SAINT NAZAIRE Rue Victor Schoelcher ZI des Noés
CS 60060 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE Fait a MONTOIR-DE-BRETAGNE le 28/10/2022

Signature

| 1.6 ‘OONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré a ce stade de la mission des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

L'opéra
réaliser

teur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire
des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'acces spécifiques.

Page : 2/67
avant
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Repérage amiante avant travaux

o pave Numéro de rapport ; 21373178-1

Locaux occupés par le personnel ou les résidents. Impossibilité de visiter, sonder et prélever pour une enquéte
exhaustive sur les matériaux apparents ou cachés de toute la construction.

Page : 3/67
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Repérage amiante avant travaux

0 DOVG Numéro de rapport : 213731781
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‘pove

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a
pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

I 241 I Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux

avant ti

Rapport n° : 66744-139276 A /| Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
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z Critéres(s) ayant permis de Réf
Local Composant Matériau / Produit e oialiire sondage Réf ZPSO
sous as:clgn;:::irnerie 2 conduites fibre ciment Résultat d'analyse (P001)
sous ;g: ; :t:éau - peinture + enduit Résultat d’analyse (P016)
RDC/ Io_c::)fntretien ol ok Résultat d'analyse (P018)
HPLI bat H - V80 "
F:gg;:hrf: conduite fibre ciment Resultat:tanalyse|(020)
RDC / sanitaires . Reésultat d'analyse (P027)
ergotherapie - mur colle faience
sous sol / local Résultat d'analyse (P017)
entretien - sol P
|2.2 I Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
Critéres(s) ayant permis de Réf
Local Composant Matériau / Produit s aciiie sondage Réf ZPSO
sous sol / salle de Résultat d'analyse (P006)
reunion - faux dalle
plafond
:::;s“?:'lji I?::: colle carrelage Résultat d'analyse (P007)
sous sol / Résultat d’analyse (P008)
circulation - faux dalle
plafond
sous sol / sanitaires dalle Résultat d’analyse (P009)
We - faux plafond
sous sol / local 5 A Résultat d’analyse (P010)
HPLIbatH-vgo |  archives - sol i
shsﬁ?: Es:;il :?;:n’ peinture verte exterieure Réaukat wabalyse (PO13)
so:‘scshtzl é s.t;::gc peinture interieure rouge Résultat d'analyse (P014)
sous sol / stockage Résultat d'analyse (P015)
materiel - conduites Calorifuge rose
chauffage
RDC / escalier - Résultat d’analyse (P021)
revetement de sol colieiragrengs
ctago116 é |-D::II elec dalle+colle Résultat d’analyse (P022)
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Critéres(s) ayant permis de Réf
Local Composant Matériau / Produit Sorolire sondage Réf ZPSO
etag: 618/ .Io'::: elec platre+peinture Résultat d'analyse (P023)
etage 2 / bureau Résultat d'analyse (P024)
médecin - sol PVC colistragreage
RDC / sanitaires Résultat d'analyse (P026)
ergotherapie - sol tolie‘carrelage
etage 1/ ex chambre Dalle de sol+colle Résultat d'analyse (P028)
101 -sol
etage 1/ ex chambre Résultat d’analyse (P029)
101 - SDB/ sol Dalle de sol+colle
sous sol/machinerie Résultat d'analyse (P002)
ascenseur - Plafond Flooage
sous sol/ extérieur/ Résultat d’analyse (P003)
salle de reunion - Colle de plinthes
Escalier
sous soll extérieur/ Résultat d'analyse (P004)
salle de reunion - Colle de carrelage
Escalier
sous soll extérieur/ Résultat d'analyse (P00S5)
salle de reunion - Crépi exterieur
Escalier
sous sol / sous . Résultat d'analyse (P011)
station Engie - sol Painture
sous sol / sous Résultat d'analyse (P012)
station Engie - Calorifuge
conduites
RDC / CAPS - Colle Résultat d'analyse (P019)
sol+plinthe
etage 2 / bureau Plinthe + Colle Résultat d'analyse (P025)

médecin - mur

I 23 | Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés

Sans objet

I 3.1 |Moyons d'accés a mettre a disposition par le donneur d'ordre

Néant

Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néan

4

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

41

OBJECTIF

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati est défini a I'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de |'amiante

susceptibles d'étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

[42]

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi no 2016-1088 du 8 aolt 2018,

Band
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Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars
2019,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles béatis
Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

Norme NF X 46 020 du 05 aolt 2017.

| 4.3 |CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou
des visites Objet
28/01/2021 Visites techniques et prélévements
15-16-
17/03/2021

Documents remis :

Titre

Programme de travaux

Ecarts par rapport a la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui
prescrit Ia fréquence minimale des sondages et prélévements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par |'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis a disposition de I'opérateur : Neant

Commentaire : Néant

| 5.1 IPROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE

"Réhabilitation d'une partie du batiment, changement d'activité de locaux a sommeil type U a
bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC
RdJ+RdC un étage + 100 m? sous un clocher surface totale 2600 m"

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'auraient pas fait I'objet d'investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra
effectuer des investigations complémentaires.

I 5.2 IPROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L’'OPERATEUR DE REPERAGE

Périmétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que
découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Local / partie d'immeuble concerné par les travaux Visitée Justification

HPLI bat H - V80 oul

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction a inspecter a
I'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé
par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de l'arrété du 16 juillet 2019.

Page : 7/67
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d'ouvrages ou de composants a inspecter

ou a sonder

Matériau ou

Produit Commentaire

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Plaques ondulées et planes

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles

»)

Plaques en matériaux bitumineux

Revé anti cond: sous bac acier

Arcdes Py

Ardoi: bard bitumi

£ posites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment
S T {« shing!

»)

Eléments associés a la toiture

Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a I'air

Ele ple :
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)

de toiture (ché , rives,

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous toiture

Pare-vapeur, pare pluie

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse

Parties planes : revét: ts bitumi (band

écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Relevés : revé ts bil (bandes, lés...)

Rexalo s 1 (T
P W

Parties planes ou

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

M (vitriers, bitumi )

Joints d'étanchéité entre iserie et t

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

V(== |=|V| © |Z|O| 0|0 U (0| V|Z|Z|V| 0| 0| V|O|=({0| ©

2 - Parois verticales extérieures et Fagades

Facgades légéres, murs
bardages, panneaux sandwich

Pl bacs en fibres-ciment, éléments de

;em}aliss'a?;e

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d blage ou d'é héi

Revét intéri anti cond ion (hors peil

Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection thermique ou

El Auit: té

aeousthu; sous bardage

¥ g PIOJ

Carton-amiante

Fagades lourdes y compris poteaux

Enduite oxton

extérieurs

(projetés, lissés ou talochés), crépis

Revétements plastiques épais (RPE)

Peintures sur béton

Enduits pelliculai de li [V

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
4 imaires d h I PR

greages, p i)

= | =2 |2 =20 =|0|0| O

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940)

hi h. il

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries extérieures

Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre ie et struct

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)

Peintures décoratives

Z|V| 0|0 =T |O|0|Z|=( ©
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Eléments iés aux fagad Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation P
Conduits d'eaux (pluviales et usées) P
E'l p 1e : ha rives, B, P
3 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons magonnés Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Enduits de ragréage, débullage, lissage M
Joints de dilatation, d" blage, joints coup M
Fourreaux (carton, fibres-ciment...) P
Poteaux Flocages M
Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés M
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, M
débullage, lissage)
Joints de dilatation, d" blage avec poutrai M
Ei ges de poteau (cart: i fibresciment, P
éri dwich...), coffrages perdus
Ciol oh blées, P Je dloi Kedae oii lurées, préfabriqué =
préfabriquées) ou non
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Flocages M
Plots de colle fixant les cloisons au mur M
Bandes calicot M
duits de jointoi des plaques de platre M
Sous couches des tissus muraux P
Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac M
Jonctions entre p préfabriqués et pieds / tétes de
cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres- P
ciment
Gaines et coffres verticaux Flocages M
Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés) M
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, M
débullage, lissage)
Bandes calicot M
duits de jointoi des pl: de plétre cartonné M
Panneaux (fibres-ciment, ...) P
Jonctions entre p (t étanchéité entre P
panneaux)
Portes coupe- feu, pare- flamme, Joints des portes coupe-feu, phonigues ou pare flammes
isothermiques, frigorifiques (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie)
Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite P
Isolants intérieurs des portes P
Revétements de murs, poteaux, Sous couches des tissus g les ou P
cloisons, gaines, coffres les vinyles
Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), P
revétements durs en fibres-ciment
Colles et joints de lage ou de f: gréage, M
primaire d'accrochage
Pei i ives (pailletées, g 0 ) M
Revétements bitumineux M
Peintures intumescentes M
4 - Plafonds et faux plafonds
Plafonds Flocages P
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Panneaux collés vissés ou cloués P
Coffrages perdus (carton fibres-ciment, M
composite)
Bandes calicot M
Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de M
Page : 9/67
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platre

Sous couches des tissus muraux M
Peintures intumescentes M
Revétements bitumineux M
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) M
Résines M
ppllesde lag gréages, primaires d" hage et M
joints de carrelage

Poutres et charpentes Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou M
talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment P
matériaux sandwich)

Peintures intumescentes M
Revétements bitumineux M
Peint décoratives (pailletées, g > ) m
Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe- M
feu, de dilatation, de structure)

Gal et coffres hori; Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou M
talochés)

Bandes calicot P
Enduits de jointoiement des plaques de plitre é M
Panneaux (fibres-ciment, ...) P

entre p ( . étanchéité entre M
panneaux)

Faux plafonds Panneaux et plaques P
Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre P
panneaux
Pare vapeur P
Isolants posés dans le plé o dup de P
faux plafond
Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum P
entre le faux plafond et le plancher supérieur)

Suspentes et contrevents Flocages M
Protections en platre M
Peintures intumescentes M

6 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols Dalles de sol P
Nez de marche P
Dalles moq avec entr he noire P
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements souples M
Colles bitumineuses M
Colles non bitumineuses M
Moquette M
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) P
Peintures de sol M
Colles et joints de lag gréages, pri M
d'accrochage
Revétements de sols sportifs P
Joints de dilatation et d'assemblage P
Joints de cants t sur faux planch P
Enduit de cuvelage M
Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et M
ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur,  Calorifuges (i coquilles, las...) M

fumée, échappement, autres fluides) Matelas P
Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de M
calorifugeage
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Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides M
Rubans adhésifs P
Mastics M
Conduits en fibres-ciment, h P
Conduits en fibres-bitt (conduits de drainage) P
Tresses dans cables électriques d'alimentation, P
{ de orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe- feu Clapets (tunnels, lames, joints) P
Volets coupe-feu y compris P
Rebouchages et calf de clapets et volets M
coupe-feu
Vide- ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment P
Joints d'étanchéité des trappes M
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Portes et cloisons paliéres Panneaux dans les portes paliéres P
P; des clo palié P
Parois des équipements Plag p décoratifs (habillag bi joues P
des escaliers mécaniques...)
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) P
Isolants P
Colles M
Joints P
Matériels en machinerie Freins d’ascenseurs P
Eléments de protection contre les arcs électriques intégrés
dans des équip ts de type contact élect P
coupe-circuits. ..
Tresses P
Joints plats P
8 - Equipements divers et accessoires
Chaudiéres (mixtes, collectives), Flocag M
e boban st Y, 4 oS v
charbon, Groupes électroge Tresses M
Calorifugeages M
Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides M
Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.) M
Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques P
Convecteurs et radiateurs électriq Isol. hermiq 3 P
Tresses des diffuseurs M
Fusibles a broche Carton, tresse P
g:";:gm?.: dlectriques Isolants P
Coffres- forts Portes et parois P
‘P:Ir::ss tg:t::;::'eds' baignoires et Plaques souples bitumi vibratiles P
Jardiniéres, bac a sable incendie Eléments en fibres-ciment P
9 - Fondations et soubassements
Etanchéité des murs enterrés Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
::::f‘:;m“"s sthorzontales Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation M
Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie P
Page :
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Rapports précédents :
Date Référence Société Objet Conclusions
15/03/2004 04/091 APAVE DTA Les résultats d'analyse des matériaux ou
produits prélevés ont révélé la présence
d'amiante

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du
code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. |l tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer
des travaux dans l'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1
du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et
des travaux publics.

L'adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires
du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du
programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire I'objet d’'une suspension
immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a2 un maitre d'ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante
et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de
démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM - CGSS, des guides de I'INRS et
de 'OPPBTP, et des directives de I'inspection du travail.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : 'P001

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
2 conduites fibre ciment 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol/machinerie ascenseur - A
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
2 conduites fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type
RAW.PRODUCT i fibres-ciment (gris) 9
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

opove

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P002

Nom du client Numéro de dossier Partie d"ouvrago
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Flocage 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol/machinerie ascenseur - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

avant ti
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau friable fibreux de type flocage (pulvérulent) (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘pcve

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P003

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet B
Colle de plinthes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) ; ériau de type pei (beige) (clair) ; matériau souple (blanc)
RAW PRODUCT ; matériau dur de type carrelage, falence (vert) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle 0
(cé ) (gris) iau semi-dur (beige) en traces
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:;:::. Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opcve

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P004

Emplacement

e

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle de carrelage 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau dur de type carrelage, faience (vert) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type
RAW PRODUCT ciment-colle (cémenteux) (gris) (clair) 0
CUST 01 Matériau (pulvérulent) (gris) ; ériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Conclie Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opove

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P005

Emplacement

Nom du client Numéro de dossl‘or Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Crépi exterieur 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; maténi i-dur (beige) : matéri i-dur de type
RAW PRODUCT ciment (gris) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

‘ pave Numéro de rapport ; 21373178-1

PRELEVEMENT : P006

Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSE%%MSE PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
dalle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / salle de reunion - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
dalle i
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg':;:::' FXI:II‘:;{:. Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

Opove

PRELEVEMENT : 'P007
Emplacement
Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
colle carrelage 28/01/2022 BULOURDE Claude

Localisation

sous sol / local électrique - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces
RAW PRODUCT . matériau dur de type lage, fal (rose) ; ériau dur de type ciment-colle (gris) ; 0
matériau de type peinture (vert) (foncé)
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:l::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux
ODOVG Numéro de rapport : 213731781
PRELEVEMENT : P008
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI batH - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
dalle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / circulation - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet 5
dalle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Maténiau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé) ;
RAW PRODUCT matériau fibreux de type isolant (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':‘::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
Page
20187
Repérag i avant t

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  306/356



http://www.apave-diagnostics.com/

0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P009
Emplacement
Nom du client Nur.néro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSS%%%SE PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
dalle 28/01/2022 BULOURDE Claude

Localisation

sous sol / sanitaires Wc - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
dalle §
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type platre (poud;:::)n(?:::()”;‘ ;'natén'au souple fibreux de type papier, 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
i) ot g Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P010

Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSECG%QQmID\E PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture grise 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / local archives - A
Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture grise
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type béton (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées

avant ti

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Page
22/67

308/356


http://www.apave-diagnostics.com/

opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'PO11

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / sous station Engie - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (pulvérulent) (marron) + (de différentes couleurs) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : P012

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol / sous station Engie - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées

avant ti

Rapport n° : 66744-139276 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT H
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Page
24187

310/356


http://www.apave-diagnostics.com/

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opcve

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P013

Emplacement

Numéro doHdt;sslor

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture verte exterieure 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol / sous station Engie - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture verte exterieure

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (pulvérulent) (vert) + (de différentes couleurs) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opcve

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P014

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture interieure rouge 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation

sous sol / stockage déchets - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture interieure rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (pulvérulent) (i ) + (vert) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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epqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

‘ pave Numéro de rapport ; 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P015

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INT‘E)ECGOUQQMSE PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge rose 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / stockage materiel - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Calorifuge rose
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (orange) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg':;:::' FXI:?:;L“ Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opcve

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P016

Emplacement

'y

Nom du client Numéro de doss.lor Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture + enduit 28/01/2022 BULOURDE Claude

Localisation

sous sol / préau - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
peinture + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

avant ti

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple (fibreux) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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0pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

Nom du client Numéro de do'ssh - Partie d'ouvrage

HOPITAL INTSS%%&&MS]E PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Dalle de sol 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
sous sol / local entretien - A
Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; ériau de type pei { ) en traces ; matériau
RAW PRODUCT semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; 0
maténau semi-dur (gris) en traces
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P018

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
colle noire 28/01/2022 BULOURDE Claude

Localisation

RDC / local entretien - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle noire
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':‘:::. Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

Opove

PRELEVEMENT : P019

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSE%%%%S; PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
RDC/CAPS - A
Résultat amiante

Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau dur de type carrelage, faience ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)
RAW PRODUCT ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en 0
traces
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : [P020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSS%%%S‘E PRESQUIILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
conduite fibre ciment 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
RDC / MEA telephone - A
Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
conduite fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type pei (blanc) ; ériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Cotehe Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
Page :
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0pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘pove

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Numeéro de dossier Partie d'ouvrage

Nom du client
HOPITAL INTSE%%&&%SIE PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
colle+ragreage 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
RDC / escalier - A
Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle+ragreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type colle (jaune) ; matéri i-dur de type ragréage (gris) ériau dur de
RAW PRODUCT type béton (beige) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : [P022

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
dalle+colle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
etage 1/ local elec 168 - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
dalle+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; maténiau semi-
RAW PRODUCT dur de type ragréage (marron) (clair) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':&:::’ Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P023
Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSS%%MSE PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
platre+peinture 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
etage 1/ local elec 168 - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
platre+peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (poudreux) (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rifénace L Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : P024

Emplacement

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSE%%&Q%S; PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
colle+ragreage 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
etage 2 / bureau médecin - A
Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle+ragreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau de type oolle.(jaune): én ni-dur de type ragréage (gris) : ériau de type 0
colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces
RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) (blanc) + (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Palanes ol Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : 'P025

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Plinthe + Colle 28/01/2022 BULOURDE Claude

Localisation
etage 2/ bureau médecin - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Plinthe + Colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) en
RAW PRODUCT traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':‘::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P026
Emplacement

Nom du client — Numeéro de dossier Partie d'ouvrage

HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE
DE GUERANDE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
colle carrelage 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
RDC / sanitaires ergotherapie - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau dur de type ge, faie (beige) : ériau dur de type joint ciment (gris) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg':&:::’ Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

PRELEVEMENT : 'P027
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSS%%%S‘E PRESQUILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
colle faience 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
RDC / sanitaires ergotherapie - A
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : =
colle faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type pelnture (jaune) (clair) ; maténau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT dur de type lag (blanc) ; é dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; 0
matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

PRELEVEMENT : /P028

Emplacement

Nu‘ro de dossier

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTgS%%ﬁgmlglé PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Dalle de sol+colle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
etage 1/ex chambre 101 - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Dalle de sol+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau de type colle (jaune) ; i-dur de type ragréage (rose) 0
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg:::::. ﬁ‘::?:n'x : Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

‘pcve Numeéro de rapport : 2137317841

PRELEVEMENT : P029
Emplacement

W

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSE%%&&%S]E PRESQU'ILE 21373178 HPLI bat H - V80
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Dalle de sol+colle 28/01/2022 BULOURDE Claude
Localisation
etage 1/ex chambre 101 - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Dalle de sol+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair) 0
ériau (pulvérulent) (gris) : ériau souple de type joint (blanc) en traces ; matériau de type
CUST 01 colle (beige) ; iau (friable) (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type 0
ragréage (rose)
DETAIL DES RESULTATS :
Rm::' Fx:;?:x 2 Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066644-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

ANNEXE CROQUIS

28 AVENUE PIERRE DE LA

N dosr . BOUEXIERE
TR 21303498 Gcesse cellmuietves 28 avenue Pierre de la Bouexiére
N* planche : 117 I Version: 0 Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 1

SITUATION GEOGRAPHIQUE :
(MAPS OU CADASTRE)
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Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 213731781

Opcve

[ PLANCHE DE REPERAGE USUEL il

28 AVENUE PIERRE DE LA

*dossier: 21373178 o .A BOUEXIERE
MEcoeey ' dal 28 Pierre de la B
N°planche: 217 l Version: 0 [ Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 2

Qescence L, o o\ s {
flew de sel )} Y ———
unités 18 \ (& . e
— A
= > &

Slument
Pospitalisation V8O

Hopital intercommunal de la
presquiile

Site de Guerande

Répdence fleur
de sel untte
untés Setl0
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Repérage amiante avant travaux

o pave Numéro de rapport ; 21373178-1

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | 28 AVENUE PIERRE DE LA
% ier : 21373178 . 5 BOUEXIERE

N* dossier Adresse de limmeuble : Pierre de la B
N°planche: 317 I Version: 0 | Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 3

PROGRAMME DES TRAVAUX

} Batiment H
V80
>
Batiment H

Travaux prévus : réhabilitation total du batiment

R+2 et une petite partie en sous-sol

Placo, sol plastique de 1976 année du V80

Surface trois niveaux de 1480m? + le sous-sol de 153m?

Total du batiment 4479m?
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Repérage amiante avant travaux

‘pcve Numeéro de rapport : 2137317841

PLANCHE DE REPERAGE USUEL | 28 AVENUE PIERRE DE LA
° dossier: 21373178 e 5 . BOUEXIERE
WREE L o del © 28 Pierre de la Bouexiére
N°planche : 417 Version: 0 I Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 4
m Prélévement négatif
B | Préevementposii
B
Non concerné
Non visité

SOUS SOL |

N A

Fournitures - Archives 1

wec2 >
A B
) £ Samey
Machinerie ascenteur m
SAS 1 /
Asc. A Armowe
B ==
; -
-
Salle de réunion
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL |

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

28 AVENUE PIERRE DE LA

I ier : 21373178 Ad . .. BOUEXIERE
MG Com <l . 28 Pierre de la B ie
N° planche : s7 I Version: 0 I Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment ~ Niveau : Document 5
I Rez De Chaussée I

lH_*.H :dglies smiantées spparentes

|

[ | :dales amiantées sous revitementPrcené |
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

‘ DCIVe Numeéro de rapport : 21373178-1
28 AVENUE PIERRE DE LA
E

I jer - 21373178 . BOUEXIER
ifoms SaBess s Thmeiosy 55 Pierre de la B
N'planche: 67  [version: 0 | Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 6

l l  dalies smisntées (dentique PO17 duRDC) sousrevitement Pvcen i
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Repérage amiante avant travaux

Opcve Numeéro de rapport : 21373178-1

PLANCHE DE REPERAGE USUEL | 28 AVENUE PIERRE DE LA
i er - 21373178 Adfessa . BOUEXIERE
i e limeitie: 28 avenue Pierre de la Bouexiére
N* planche : m Version: 0 I Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 7

Accés COMBLES

l l : dales smiantées (dentque P17 duRDC) sousrevéement Pvcen ié ]
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0pqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

ODOve Numéro de rapport : 21373178-1

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES
PV_00720221000912819

«~ eurofins

Analyses pour le Batiment

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Claude BULOURDE
21 Dos Noes

101 rue Victor Shosicher
CS 60080
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-066644-01

Numéro de dossier : 22W029598

Référence de dossier :

21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la
Bouexiére 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 22W029598-001 - Référence POOT-HPLI bat M - V80 - A - sous solmachinerie ascenseur - 2
conduites fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment
Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W029508-002 - Référence POO2-HPLI bat H - V80 - A - sous soUmachinerie ascenseur - Flocage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W029598-003 - Référence POO3-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extériour/ salle de reunion -
Colle de piinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

= N 22W020598-004 - Référence POOJ-HPLI bat H - VB0 - A - sous sol/ exténeur/ salle de reunion -

Colie de carrelage, prélevé par vos soms, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment
Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W029598-005 - Référence POOS-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de reunion -

Crépi exterieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

SRISIRIANEN  Fan +2II 8851 6531 - Ste Wab  www srofion. hiamantecanatyses’
SAS. .uunuo-w)vm( RS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR4S 529 294 092 APE T1208
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= N* 22W020598-006 - Référence POOS-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / salle de reunion - dalle, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N 22W029598-007 - Référence POO7-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local électrique - colle
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N 22V/029598-008 - Référence POOS-HPLI bat H - V8O - A - sous sol / circulation - dalle, prélevé par
v0s soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N 22W020598-009 - Référence POO9-HPLI bat H - VB0 - A - sous sol / sanitaires We - dalle, peélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N 22W029598-010 - Référence PO10-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local archives - peinture grise,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W020598-011 - Rétérence PO11-HPLI bat H - VB0 - A - sous sol / sous station Engie - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W020598-012 - Référence PO12-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie -
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N" 22W029598-013 - Référence PO13-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engle - peinture
verte extenieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ovest
CEBAT

- N 22W020598-014 - Référence PO14-HPLI bat H - V80 - A - 5ous sol / stockage déchets - peinture
inteneure rouge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nocd-Ouest
CEBAT

= N* 22W029598-015 - Référence PO15-HPLI bat H - V8O - A - sous sol / stockage mateniel - Calorifuge
rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029598-016 - Référence PO16-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ préau - peinture + endun,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

TE 4332813048 Fan 43338891 65 31 - Ste Webs www srofion. biamanta‘anatyses’
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- N* 22W020598-017 - Référence PO17-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local entretien - Dalle de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N 22W029598-018 - Référence PO18-HPLI bat H - V80 - A - RDC / local entretien - colle noire, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nocd-Ouest CEBAT

= N* 22W029598-019 - Référence PO19-HPLI bat H - V80 - A - RDC / CAPS - Colle, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- " 22W029598-020 - Référence PO20-HPLI bat H - V80 - A - RDC / MEA telephone - conduite fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029598-021 - Référence PO21-HPLI bat H - V8O - A - RDC / escalier - colle+ragreage. prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W020598-022 - Référence PO22-HPLI bat H - VB0 - A - etage 1/ local elec 168 - dalie+collie,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-023 - Référence PO23-HPLI bat H - V80 - A - etage 1/ local elec 168 - platre+peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N" 22W029598-024 - Référence PO24-HPLI bat H - V80 - A - etage 2/ bureau médecin -
colle+ragreage, préievé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

= N* 22W029598-025 - Référence PO25-HPLI bat H - V80 - A - etage 2/ bureau médecin - Plinthe +
Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029598-026 - Référence PO26-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergotherapie - colie
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029598-027 - Référence PO27-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergotherapie - colle
faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W020598-028 - Référence PO28-HPLI bat H - V80 - A - etage 1/ex chambre 101 - Dalle de
sol+colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

TE 4332813048 Fan 43338891 65 31 - Ste Webs www srofion. biamanta‘anatyses’
SAS sucaptsl de 1 037 000 € ACS Mantes SIRET 529 294 052 00018 TVA FR4S 529 294 092 APE 71208
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- N* 22W020598-029 - Référence PO29-HPLI bat H - V80 - A - etage 1/ ex chambre 101 - Dalle de
sol+colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre ire Eurofins Analyses pour le Ouest SAS

TE ST RINE8 . Fax +33 38891 65 31 - Ste Web  www srofon. Slamantacsnatysos’
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date gémission de rapport - 27/10/2022 13:25 Page18
Référence de suivi du dossier N* | 22W020508
Date ce réception : 24/10/2022

N" de rapport danalyse : AR-22-NM-063354-01
Reéférence laboratoire sous-tratant N* - 22NMO35924
Regu au laboratoire le © 25/10/2022
Date d'analyse : 26/1072022
Reéférence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexidre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL

PRESQU"ILE DE GUERANDE
aupeds o Anaiyses pour le Batiment Ouest SAS.
N
caent visuele Technique | Préparaton |
éch. wsée/ [T5prepT e Résutats
Anstyste | orites ou Type
lames.
001 | 22W029598-001 - Matérisu (puvérutent) | MOLE ™ 272" - "] Fivescamienecetype °
POO1-HPLI bat H - V80 | (gns) : maténau de type chrysotle
= A-sous peinture (blanc) ;
solimachinerie maténay dur foreux de
ascenseur - 2 type fbres-ciment (gris)
conduites fibre ciment
002 | 22W029598-002 - Matériau friable fibroux ,“fgm; 172 "| Calcnaton of Flros damante non
PO02-HPLI bat H - V80 | de type ataque acde détecties
«A-s0us {pulvérulent) (dlanc) (méthode
solimachinerie interne de
ascenseur - Flocage akament)
003 | 221029598-003 - Matériou (puivirusent) | MET P | 1/ 2 *|Calonationet | Fres camantenon
POO3-HPLI bat H - V80 | (grs) . matériau de type anaque acde
- A - sous soV penture (beige) (clar) (méthode
extérieur/ salle de matériau souple (blanc) interne de
reunion - Colle de maténiau dur de type tradement)
plnthes carrelage. falence (vert)
+ (noir) ; matdriay dur de
type ciment-colie
(cémenteux) (grs) |
maténay semi-dur
(beige) en races
004 | 22W029598-004 - Matériau dur do type I“KV; 1/ 2 | Calcnation ot Fires damiante non
POO4-HPLI bat H - V80 | carrelage. falence (vert) anaque acde détectoes
< A- sous soV/ + (de diftérentes (méthode
extérieur/ salle de couleurs) | matérnau dur interne ce
reunion - Colle de de type ament-colle rraitement)
carrelage (cémenteux) (gris) (clar)
Tous len skements de bacabite sont dagonbies s demande | v 8 forme rdegrale il componte 8
O0R(N). Law rbscsiats By pedmer Iappon 5 apoiGuent max sbyets ctmen 8 Touas. Soules cotanes cofrac
PreLAtons 1apPOrtes 3ane Co doCument Lot Courentes par [acoAtaton Eles Lont cdentlees par b syl
Eurofios Anabyses Pour Le Bitisent Nors. Ouest CEBAT ACCALDNATION 3¢
Batmant B1 1294, ruw Achile PERES -um-"'m
F.59640 Dunkergue, FRANCE apdatle sep
Tet 33388916531 433 320,00 7290 - Fax +33 388 91 65 31 - S Web: www acrofion. A ESSAIS

Samartn anayses.
SAS aucaptal de 7 500¢ RCS DUNKERGUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRIC 441 675 451 APE 71128
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date démssion de rapport : 27/102022 13:25 Page2s
Référence laboratoire sous-tratant N* - 22NMO35624 Reéférence de suivi du dossier N* : 22W020568

Regu au laboratoire le | 26/10/2022
Date d'analyse | 25/102022
Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

Date de réception : 24/10/2022

N Description visuese | Tochnue | Préparaton |
ech Reétérence chent winte ! [FoprepThd Résuitats.
Ansipste | orites cu Type
lames
Matériou (puivérutenty | MELS 172 *|Calonationet|  Fibres Camiantenon
(gr's) : maténiau dur de aftaque acide déteciées
type jont ciment (geis) (méthode
(fonce) interne de
traitement)
005 | 22029598005 - | Mstériou puvérsent) | MET S | 172 | Caicnaton e[ Fibves damiantonon
POOS-HPLI bat H - V80 | (9rs) en traces | attaque acde détecties
- A~ 50us soV matériay semi-dur (méthode
extérieur/ salle de (beige) | matériau intorne deo
: semi-dur de type ciment traitement)
reunion - Crépi
exterieur (gris) (claw)
006 | 22W029598-006 - | Matériou semi-cur METw | 172 "[cowinatonel|  Fires qamiantonon
PO0S-HPLI bat H - V80 | fibreux de type attaque acde détectées
- A- 50us sol / salle de | faux-plafonds (beige) (méthode
reunion - dalie interne de
traitement)
007 | 22W029598-007 - Matériau de type pointurel m 12 % cdan.nnu' Fibres damiante non
POO7-HPLI bat H - V80 | (blanc) en traces | anagque acde étecties
- A - sous sol / local maténau semi-dur de (méthode
électrique - colle type enduit (blanc) en interne de
carrelage traces | matériau Gur de tratement)
type carrelage, falence
(rose) | matéviau dur de
type ciment-colle (gns)
matériau de
peinture (vert) (foncé)
008 | 22W029598-008 - Matériou (putvérisent) | MEL D 172 7| Calonatonef|  Fixes damiantancn
POO8-HPLI bat H - V80 | (gris) en traces ; attaque acide détectées
- A-sous sol / matériau fdreux de type (méthoce
circulation - dalle isolant (beige) (foncé) interne de
matériau fdreux de type trattement)
isolant (blanc)
009 -
PO09-HPLI bat H - V80
- A-sous sol /
L__| sanitaires Wc - dalle
Tous hes ekments de baatiits 1ot Gagonbies sur demande 7 54 forme intégrale. i comparte §
OGN Las rétuiats du pabaant rapporn § apoliquent max cbyts an Sodes cotanes cofrac
PreLAtons 1apPOrtes 3ane Co doCument Lot Courentes par [acoAtaton Eles Lont cdentlees par b syl
Eurofios Anabyses Pour Le Bitisent Nors. Ouest CEBAT ACCALDNATION 3¢
Batmant B1 1294, rm Achile PERES w-vvm
F.59640 Dunkergue, FRANCE dapantle st
Tet +333 88916531 433328 00 7260 Faxc +33.3 88 91 65 31 - e Web: www acrofin bamianteanalyses’ e ESSAILS

SAS aucapital de 7 500€ RCS DUNKEROUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d"analyse : AR-22-NM-063354-01 Date ¢émssion de rapport : 27/10/2022 13.25 Pagelds
Référence laboratoire sous-tratant N* © 22NMO35924 Référence de suivi du dossier N* | 22W020568

Regu au laboratoire le | 26/10/2022
Date d'analyse | 25/102022
Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

Date de réception : 24/10/2022

N* Techaique
ach. Rétérence chent Descrpkon ke || T e Résutats
Ansiyste | grises cu Type
lames
Maténau sem-dur de 7‘7“.“; 112 g Calcination et Fidres damiante non
type plitre (poudeeux) anaque acde déteciées
(blanc) ; matériau souple (méthode
fibceux de type papeer, interne e
Maténau souple fdreux m 272" - " Fres damiante non
de type papler, carton céteciees
(marron)
010 | 22W029598-010 - Matérizu do type pointure] MET 5 [ 172 *|Calonatonef | Fires damiantenon
PO10-HPLI bat H - V80 | (gns) (clair) ; matériau ataque acde détectoes
= A-sous sol / local dur de type béton (gris) (méthoce
archives - peinture interne de
grise traitement)
011 | 22W029598-011 - Matériou de type peinturel MET 5 172 *|Calonatonet | Fires damiantencn
PO11-HPLI bat H - V80 | (pulvénulent) (marron) « ataque acde cétectées
- A~ s0us sol / sous (de différentes couleurs) (méthode
station Engie - Peinture interne de
tratement)
012 22W029508-012 - Matériau (gris) en traces m 112 “[cakcnatonet|  Fovesdamantencn
PO12-HPLI bat H - V80 | . matériau fibreux de type) aftaque acde détectées
- A- sous sol / sous isolant (jaune) (méthode
station Engie - interne de
Calorifuge traterment)
013 | 22W029598-013 - Matériau de type peinture} "T“w; 112 *| calcination et Fiores damiante non
PO13-HPLI bat H - V80 | (pulvérulent) (vert) + (de ataque acde détectoes
= A-sous sol / sous différentes couleurs) (méthoce
station Engie - peinture Inteme do
verte exterieure tratement)
014 22W029598-014 - Matériau de type peinture) m 112 [ Caicination ef Fbres damiante non
PO14-HPLI bat H - V80 | (pulvérulent) (marron) « attaque scde chtecites
- A-sous sol / (vert) (MN:
déchets -
oo s
rouge
Toun len éiments de biagabtte sont dagonbies sur demande | s 88 forme rdegrale Il componte 8
OGN Las rétuiats du pabaant rapporn § apoliquent max cbyts an Sodes cotanes cofrac
PreLAtons 1apPOrtes 3ane Co doCument Lot Courentes par [acoAtaton Eles Lont cdentlees par b syl
Eurofion Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT ACCALDNTATION W
Batmant B1 1294, ruw Achile PERES -m-" R
F 53640 Dunkeraue. FRANCE Sapontie st
Tek +333 88916531 +33 328 60 7290 - Fax: +33.388 51 65 31 - Sae Web: www acrofing bamiantn/analyses’ AN ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport Cranalyse ;| AR-22-NM-063354-01
Référence laboratoire sous-tratant N* © 22NMO35924
Regu au laboratoire le | 26/10/2022
Date d'analyse | 25/102022
Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUI

Date ¢émssion de rapport : 27/10/2022 13.25 Pagedrs
Référence de suivi du dossier N* | 22W020568
Date de réception : 24/10:2022

INAL PRESQUTILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

N Technique Préparaton

ach Retérence chent Description visuele el TS Résuitats

Ansiyste | orites cu Type
lames

015| 22W029598-015 - Materiou faveuxde type | MOSES" | 272 Fiores damiantenon
PO15-HPLI bat H - V80 | isolant (crange) détectées
~A-sous sol /
stockage materiel -

Calorifuge rose

016 22W029508-016 - Matériau souple (foreux) | MERLY | 172 7| Calanationef |  Fibres camiante o type
PO16-HPLI bat H - V80 | (gns) (clair) ; matériau attaque acide chrysoble
«A-50us 50 / préau - | semi-dur de type ciment (méthode
peinture + enduit (grs) interne de

tratement)

017 | 22W029598-017 - Matériou (puivérusent) | MET,* 172 "|Calcination ot |  Fiteos damiante e type
PO17-HPLI bat H - V8O | (gns) en traces | ataque acde chrysodle
« A- sous sol / local matédiau de type (méthode
entretien - Dalle de sol | Penture (marron) en interne deo

races ; matériay traitement)
semi-dur de type dalle

de sol (beige) ; matériau

de type colle bitumineux

(noir) en traces |

maténau semi-dur (gris)

on traces

018 | 22W020598-018 - Materiou de typo cote  |MOLES | 22 - Fibees damiante e type
PO18-HPLI bat H - V80 | bitumineux (noi) | chrysotle
-A-RDC / local matériau semi-dur de
entretien - colle noire | Ype ragréage (gris)

019 | 22W029598-019 - Matériau dur de type ’ﬁg‘s’ 172 |Calcination et Fires damiante non
PO19-HPLI bat H - V80 | carrelage, fajence | ataque acde détectées
-A-RDC /CAPS - matériau dur de type (méthoce
Colle ciment-colie (granutaire) interne do

(blanc) ; matériau tratement)
semi-dur de type enduit

(pldtreux) (blanc)

matériau dur de type

béton (gris) en traces

Toun len etments de biagabite sont dagonties sur demande | Yout a8 forme roegrale | comporte 8§

PagaCh). Les rbdciats B pedmer rappon § apoiquent max oty 8 Touas. Soules cotanes cofrac
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Numeéro de rapport : 21373178-1

<& eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d"analyse : AR-22-NM-063354-01 Date démession de rapport : 27/102022 13:25 PageSs
Référence laboratoire sous-tratant N* © 22NMO35924 Référence de suivi du dossier N* | 22W020568

Regu au laboratoire le | 26/10/2022
Date d'analyse | 25/102022
Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

Date de réception : 24/10:2022

N* visuelie Techaique Préparation
ech Reétérence chent Descripton winte ! [FoprepThd Résuitats.
Ansiyste | ores cu Type
lames

020 | 22W029598-020 - Matériou de type peinturel MOSE" | 272 - Fibres Gamiante do type
PO20-HPLI bat H - V80 | (vlanc) ; masériau dur cheysotle
-A-RDC/MEA fibreux de type
telephone - conduite | fibres-ciment (gris)
fibre ciment

021 22W029598-021 - Maténiau de type colle rgz“' 1/ 2 | Calcination ot Flres damianto non
PO21-HPLI bat H - V80 | (sune) . matériay attaque acde cétectées
- A-RDC/ escalier - Wdld(;z)v- (nwv-a::

0 maténau dur de type traitement)
béton (beige) en traces

022 | 22W020598-022 - Materiou semicur de | MET,* 1/2 "[Calcnationet |  Fiores damisntonon
PO22-HPLI bat H - V80 | type dalle de sol (bieu) ; attague acde détectbes
- A-etage 1/ local maténau de type colle (méthode
elec 168 - daliescolle | (aune) : matériau interne de

semi-dur de type tratement)
rageéage (marron) (clax)
en traces

023 - Maténau do type peinturel 7‘&7’; 172 | Calcination ot Fires damiante non
PO23-HPLI bat H - V80 | (dlanc) ; masériau atague acde detectoes
- A-etage 1/local semi-dur de type pitre (méthode
elec 168 - (poudreux) (blanc) interne de
platre+peinture tratement)

024 | 22W029598-024 - Mstériou soupie de type | MET, * 172 "|Caicnationef |  Fitwes damisntenon
P024-HPLI bat H - V80 | revétement de sol attaque acide détectdes
-A-etage 2/bureau | (Srewx) (blanc) + (beige) (méthode

- interne do

colie+ragreag Yralisment)
Matériau de type colie rgg”' 172 "|Calomstonet |  Fives damiantencn
(jaune) . matériau ataque acde détectdes
semi-dur de type (méthode
rageéage (gris) | interne de
matériau de type colle traitement)
(jaune) en traces |
maténau semi-dur
(beige) en traces

Toun hes ekiments de tiacabitse sont Sagonbies sur demande. L 2 58 forme intégrale. il compornte §

PagRCs) Lew rbtuttats Gy phbmart rag0on 8 applcuert max cbyets af Soues cotanes cofrac
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Numeéro de rapport : 21373178-1

<& eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d"analyse : AR-22-NM-063354-01 Date démession de rapport : 27/102022 13:25 Pagets
Référence laboratoire sous-tratant N* © 22NMO35924 Référence de suivi du dossier N* | 22W020568

Regu au laboratoire le | 26/10/2022
Date d'analyse | 25/102022
Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

Date de réception : 24/10/2022

N* visuelie Techaique Préparation
ech Reétérence chent Descripton winte ! [FoprepThd Résuitats.
Ansiyste | ores cu Type
lames

025 | 22W029598-025 - Matérisu souple (noir); | MET,.* 1/2 "[calnationet |  Fires damiantencn
PO25-HPLI bat H - V80 | maténau de type colle ataque acde détecites
-A-etage 2/bureau | (aune) ; matériau de (méthode
médecin - Plinthe + type peinture (blanc) en interne de
Colle traces ; matériau souple traitement)

fibcoux do type papier.
carion (beige) on traces

026 | 22W029598-026 - Matériau dur de type /DFJS. 172 | Calonation et Fibres damiante non
P026-HPLI bat H - V80 | carrelage, falence ataque acde
-A-RDC /sanitaires | (deige) . matériau dur de (méthode

- colle type jont ciment (gns) | interne de
maténau dur de type tratement)
(cémenteux) (gris)

027 | 22W029598-027 - Maténiau de type peinture) rgﬂf; 172 "|Calnation ot |  Fibres camiante do type
PO27-HPLI bat H - V80 | (:sune) (clair) ; maténau attaque acdo chrysotie
« A-RDC / sanitaires somi-dur de type enduit (méthode
ergotherapie - colie (blanc) ; matériau dur de nterne de
felence type carrelage, falence tratement)

(dlanc) ;: matériau dur de
type ciment-colle
(granulaire) (bianc) :
matéciau semi-dur de
type enduit (pldtreux)
(blanci)

028 | 22W029598-028 - Materisu semi-dur do | NET,* 1/2 "|Calnatonet | Fibres damiantenon
P028-HPLI bat H - V80 | type dalle de sol (bleu) ataque acde cétecties
-A-etage 1/ex (clair) (méthode
chambre 101 - Dalle interne do
de traitement)

Matériau de type colle rggﬂ. 1/ 2 | Calcination et Fibres damiante non
(jaune) . matériau anaque acde détecites
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de

tratement)

Toun len etments de biagabite sont dagonties sur demande | L 88 forme cdegrale il componte 8

PagaCh). Les rbdciats B pedmer rappon § apoiquent max oty s 8 Touas. Soules cotanes cofrac
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ODOVG Numeéro de rapport : 21373178-1

<& eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'analyse | 25/102022

Référence
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE
Prestation commandée auprés dEurofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

N* de rapport d"analyse : AR-22-NM-063354-01 Date démession de rapport : 27/102022 13:25 Pagels
Référence laboratoire sous-tratant N* © 22NMO35924 Référence de suivi du dossier N* | 22W020568
Regu au laboratoire le | 25/10/2022 Date de réception : 24/10:2022

dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350

N visuelie Technique
ech Reédérence chent Descripton winte ! [Toprepitd Résuitats
Ansiyste | orites cu Type
lames
029 | 22W029598-029 - Matérisu semi-dur de ,‘ﬁ.‘n' 1/2 | Caksnation et Fidres damiante non
P029-HPLI bat H - V80 | type dalle de sol attaque acde cétectées
-A-etage 1/ex (orange) (clair) (méthode
chambxe 101 - Dalle Interne de
de sol+colie Sohpeaont)
Matériau (puivérusent) | MET,* 1/2 "|Cakmationet |  Fidres damiante non
(gris) . maténau souple anaque acxde cétectées
de type joint (blanc) en (méthode
traces ; maténau de type interne de
colle (beige) . matériay tratement)
) (pulvénalent)
(noir) en traces ;
maténau semi-dur de
type ragréage (rose)
0] La teneur en fibres Camiante détectée est proche de la hmite de détection. Plusieurs prises dessais ont été
réalisées of ont permis de confirmer le résuitat

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) seion le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

dune i ion des fibres au Mi

d'une i des fibres au Mi

Tous les dhimants de acatiine sont daponiies s demande. L Yot
PAgR(). Law rbtitats du prbant rappor ¥ appiquent s sty

PreLons rppOres dans Co document SOt Coueres par [accRdiation. Bles 1ot entides par b symeoe *
Ewrotirn Anabyses Pour Le Bitsment Nong-Ouest CEBAY

Bitemant B1 1294, row Achile PERES

¥ 59640 Durhevgue. FRANCE

TE 1IN 51 422000 7290 - Fax +X3 388 51 65 31 - Sae Web: www aurofion.

Samartn anayses.
SAS aucaptal de 7 500¢ RCS DUNKERGUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRIC 441 675 451 APE 71128

42 forme ctegraie  comporte §
Tetaal. Soues cortanes cofrac
ACCREDATATION %
s
Fortoe Sagontie v
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ODOVG Numéro de rapport : 213731781

<& eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d"analyse : AR-22-NM-063354-01 Date démession de rapport : 27/102022 13:25 Pageds
Référence laboratoire sous-tratant N* - 22NMO35924 Référence de suivi du dossier N* | 22W020598
Regu au laboratoire le | 26/10/2022 Date de réception : 24/1072022

Date d'analyse | 25/102022

Référence dossier Chent: 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexibre 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEwrofing Analyses pour lo Bétiment Ouest SAS.

N8 1 Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratore eflectiue une analyse couche par couche de Vansmus par le

Des composants écnits smullandment Gans une méme couche N'ont Pas pu fae Mobjet de Prises Tessal sparées pour fanalyse

N8 2 : “Fitres ¢ amiante non Sitectées au MOLP” ¢'entend comme * “sucune Sbre & amiante n'a été détectbe, 16chantiion cbjet de fessal pout
éventueliement renfermer une leneur en fidre Inférieure 3 la kmie de Gétection. ** Pour dtre optiquement
M‘b une fDre GoRt avolr LUne 1Mpewr supdrmure b 0.2 micrométre (um)” | “Fiees amante non Gitecties” su MET s'entond comme  ~ aucune
Obget Ce l'essa peut éventuelement renfermer une teneur en thre T amiante nféneure A ia mie de

détecton”

NB 3 Pour la recherche Jamianie dans los matériaux. la hmde de Gétection Qarante par prise Cossar Gans les maténaux fen MOLP et Jou en MET)

031 de 0.1% on masse

NB 4 Le présent rappont ne mentonne que los analyses conclusives. Toutefos, conformément & 5on offre of & famiee du Ter octotre 2010, le

1aboratore met en Gouvre les deux techniques MOLP ot META sur tous les échantiions massds . La mention sur ke rapport d'une lechnique danalyse
urwumwmuv*wvmzmmmmtmﬁ)mmmnwmm

'06 yse e, Sexies suvants - Décret n* 2017-899 du § mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,

Décret n* 2091620 du 3 jun 2011, Ambté du ter octobre 2019 (JORF A'0245 du 20 cctobre 2010 texte n* 18)

NB 6 ; Le rapport ent écabil dans le cadve du cas 1 de 'articie 6 de larité du ter octobre 2019 & savor la détecton et Ndentification & amisnte

Gelbérément ajouté Gans les Malériaux et prodults manufacturés.

”‘LQD.\

Marion Denele
Tech Analysie Mcroscope

Tous lew dimants de bagatiise sont daponties sur demande. | s 2 forme rtegrale i comporne 8

POgY). Las rbtuiiats du prbaant rappon § apoliquent max cbyts cbpers an Sodes cotanes cofrac
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Numéro de rapport : 213731781

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

entretien - sol

Matériau ou produit contenant de | Estimation des
Local Composant I'amiante quantités Observations
Joue :;Iﬂ::::’mm 2 conduites fibre ciment 4ml
sous ;:'I.I a;::'éau N peinture + enduit 8m?
RDC / local entretien - le noi om?
HPLI bat H - V80 sol coeinos "
RDC / MEA telephone conduite fibre ciment 2m?
RDC / sanitaires : 5
ergotherapie - mur colle faience im
sous sol / local Dalle de sol om?

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I'amiante présents dans
I'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :
Les autres matériaux ou produits contenant de I'amiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux
Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits

repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

Repérag i avant
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‘pcve Numeéro de rapport : 2137317841

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences

/f Diagnostiqueur Immobilier
\J
‘ o
) 3 N° CPDIS358  Version 001
©
Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’l.Cert, atteste que :
Monsieur BULOURDE Claude
Est ifs selon le 1LCent CPE DI DR 01, dispositif de certification de
pe 3 réalisant des diagl pour les missions sulvantes

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention®
Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valolr et servir ce que de droit.
Edité 3 Saint-Grégoire, le 02/09/2019.

-

2 (e e ey

i

|Gt

Certification de personnes

Diagnostiqueuwr
Portée disponible sur www.icert fr
Parc d'Affaires, Espace Performance = Bit K = 35760 Saint-Grégoire

CPEDNIR 1 sev13
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opcve Numéro de rapport : 21373178-1

ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Contrat RC n* 10800807204 1/2

AXA France IARD

DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. - Grands Comptes
Télécopse 01.57 6507 90

| ATTESTATION |

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S A, Société d'Assurance dont le Siége Social est situé
313 Terrasses de lArche - 92727 NANTERRE Cedex, atteste par [a présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa fikale APAVE NORD OUEST SAS
est couvert contre les é ires de la Ry Civile qu'il pourrait encourir &

la suite de dommages causés dans le cadre de lexercice de sa profession, par le contrat
n* 10800807204, souscrit auprés de notre Sockété, pour les activités et les montants de garanties

suivants
Activités assurées
(y compris mai et i pour la mailrise des risques
ée autour des métiers suvants :
1] et véri des et process
0 batiment et génie civil
0 essais, mesures et métrologie
0 ires d'analyses (non mé
0 conseds
0 formation
0 jon, controle, et

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers,
a i tous les ¥

A l'exclusion :

0 des de de la lol visées & l'article L 111.3
du Code de la construction et de I'habitation

0 des travaux de (¢ de ! friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Socmte anceyme ws Gaptal Ge 214 799 090 Eusor
g socksl - 313 Tarrmnses o TAsch - 92727 Nanterre Cocex 722 057 480 A.C 5 Nartens
Entreprse rigee pie e Code des suurinces - TVA ntracommunitare o 13 14 722 087 4860
Opbeation & avurances oxondnées 3o TVA - st 23615 COF . wa pous s Garanties pordies par AYA Asitance
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Numéro de rapport : 21373178-1

‘pove

Contrat RC n* 10800807204 2/2
- .
Naturo dos g Limites des g
Responsabilité Civile E I Aprés Livral T
Professionnelle
Limite g « Tous d porel et 5000 000 € par année
immatériels » confondus dassurance
Sans poyvorr excéder pour .
a)les immatériels non écutif 5 000 000 € par année
dassurance

b) les atteintes & lenvironnement accidentelles sur sites des 2 500 000 € par année

assurés non soumis & Autorisation ou Enregistrement dassurance
c) tous g P S ¢ ot aux 5 000 000 € par année
Usa/Canada dassurance
sous-hmnés
¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année
dassurance
d) tous dommages causés par Famiante et le plomb * 2 500 000 € par année
dassurance *

n ptklll que oolu garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties
P és aux particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-deld des limites et condttions du contrat
auquel elle se référe.

La présente atlestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus sous
réserve des ou de en cours d'année d'assurance pour les cas

prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait & Nanterre le 30/12/2021
Par
POUR L'ASSUREUR :

=0

AXA France IARD SA
Sosktt anonyme s capal de 214 790 039 Euros
e socl 313 Terransen ce (Acchn - #3727 Naberre Cocten 722 057 480 R.C S Nartwese
Entrepres rigre par le Code des msurances - TVA rtacoovmunastase ' 1 14 722 057 460
Opéeations d mwurances exondebes ¢ TVA -t 2015 COH - st pour s giavantes poribes pir AXA Assistance

avant ti
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Rapport n°

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

opove

I CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS |

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en
assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale, méme
lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que
la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge.»

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier . Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

1.1
A > 3 (3families)
i BEEEg
/ 3 R
TELEEL
> - = &

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films
de protection)

Déchets de matériaux de construction contenant de
I'amiante générés par une activit¢é de construction,
rénovation ou déconstruction d'un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiferes et les agrégats d'enrobés
bitumineux amiantés

avant ti
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Repérage amiante avant travaux

ODOVG Numeéro de rapport : 2137317841

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

R

- Déchets générés par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction, de bitiment ou
de travaux de génle civil

- Déchets damiante liés & des matériaux inertes

Le déchet contient-il des substances dangereuses

autres que lNamiante 7
(par exemple : HAP > 50 mg/kg, PCB,
BYEX, HCT, métaux.)

Oui

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’'un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le nettoyage
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes a
proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes
opératoires, EPI, régles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de 'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

Page
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0 DOVG Numéro de rapport : 213731781

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

Page
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat N° C3416

Monsieur Antonin GOUBAULT

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
a l'ordonnance 2005-855 titre 11l du 8 Juin 2005 et au décret

cofrac

CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREOITATION
" adond
PORTEE

DISPONIBLE JUR
WNW.COTRACTR

2006-1114 du 05 septembre 2006.
dans le(s) domaine(s) suivant(s) :
Amiante avec mention Cortificat valable  Amété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
ded et des org: de formation et
Du 02/07/2021 daccréditation dos organismes de certification.
au 01/07/2028
Etat rolatif & la présence de termites dans le Certificat valable memmozwmzmammmmammm
béatiment mention France Métropolitaine de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 02/07/2021 d'accréditation des organismes de certification.
au 01/07/2028
Etat des installations intérieures de gaz Cortificat valable  Amété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 02/07/2021 d'accréditation des organismes de certification.
au 01/07/2028
Constat de risque d'exposition au plomb Certificat valable  Amété modifié du 02 juiliet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 02/08/2021 d'accréditation des organismes de certification.
au 01/08/2028
Di tic de p énergétique tous Ceortificat valable  Arrété modifié du 02 |\iﬂat 2018 définissant les critéres de certification des
typudoudmnu de i e(deaomuismeadab«naﬂmet
Du 02/08/2021 d'accréditation des organismes de
au 01/08/2028
Etat des installations Intérleures d'électricité  Certificat valable Mmodmeduoz,mzowmmmmmmmmm
i de f« tion et
Du 02/08/2021 daccréditation des organismes de eemﬁaﬁon
au 01/08/2028

Date d'établissement le lundi 02 ao(t 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

FO9 Certification de compétence version N 010120

- 1y Bacal B1I0N CASTDES

Rapport n°
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance A } A
» RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél:03 89 6164 64
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 2
Vos références :
Contrat n° 10800807204
Client n' 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la suite de
dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n* 10800807204, souscrit auprés de
notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques
et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d’ analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, controle, qualification et homologation

oo o

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
0 des missions de Controle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.3 du Code de
la construction et de I'habitation
0 des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre 1/2
Entreprise régle par le Code des -TVA n'FR 14 722 057 460
pérations d' ¢es de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

o
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Contrat: 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et 5 000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d’assurance

b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d'assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement

¢) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

*ll précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou
indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait @ Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

e

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 2/2
Siége social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprise régie par le Code des <TVAi n" FR 14 722 057 460
d: de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Opérati
P

Fin du rapport
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