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Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
avant démolition d'un immeuble bâti   

 

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 
juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017  

 

 
 

Numéro de rapport 66753-138013 A  

Propriétaire NO  

Donneur d’ordre NO  

Adresse de l’immeuble 
28 Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE  

Type de bien Hôpital  

Date de la commande 29/03/2023  

La (ou les) date(s) d’exécution du repérage 11/07/2023  

Date d’émission du rapport de repérage 26/07/2023  

Référence du programme de travaux / démolition  
 

Signataire du rapport 
Signature et Visa Opérateur de repérage : 

 

 

GOUBAULT Antonin   
Apave Diagnostics  
Le 26/07/2023  

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l’accord écrit de son signataire. 
 

Conclusions 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante  
 

 

 

Commentaires : 

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra 
être effectué à la libération des locaux 

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l’accès aux produits et matériaux 
doit être complété par une visite des locaux vides au démarrage des travaux ou de la démolition. 

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les 
éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires 
après démolition du bâti. 

  

http://www.apave-diagnostics.com/
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➢ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l’amiante : 
 

Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant Critère de décision 

Référence 
ZPSO 

Placard RDC Conduit de fluide Fibres-ciment - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P026) 
Z026 

Bureau n°1 R+1 

Murs Plâtre - Toile de verre peinte 
Résultat d’analyse 

(P053) 
Z053 

Murs Plâtre - Toile de verre peinte 
Résultat d’analyse 

(P027) 
Z027 

Façade Sud 
Extérie

ur 
Conduit de fluide  Fibres-ciment - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P043) 

Z043 

 

http://www.apave-diagnostics.com/
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1 Description de la mission 
 

1.1 Objet de la mission : 

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, défini à l’article R. 1334-22 du code de la santé 
publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant 
indissociablement corps avec l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. 

Références de l’ordre de mission : 66753-138013  Référence du donneur d’ordre : BATIMENT SIAD  

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire de l’immeuble : NO  

Adresse du propriétaire : 
 
  

Représenté par :  

Donneur d’ordre : NO  

Accompagnateur : Aucun  

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur GOUBAULT Antonin  

N° de certification de l’opérateur : C3416  Organisme : QUALIXPERT  

Nom et adresse de l’entreprise : Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO  

N° de Siret : 48333631900098  

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204  

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné : 

Dénomination :  

Adresse complète : 28 Avenue Pierre de la Bouexière - 44350 GUERANDE  

Bâtiment : SIAD  

Escalier : SO  

Etage : RDC au Combles  

Porte : SO  

N° de lot :  

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)  

Date du permis de Construire : SO  Date de la construction : SO  

Fonction principale du bâtiment : Hôpital  

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné :   

1.4 Identification du laboratoire d’analyse : 

Laboratoire d’analyse Agence ITGA St Grégoire Bât K  

Adresse laboratoire Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  

Numéro d’accréditation 1-5970  

 

2 Périmètre de la démolition 

 

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage à inspecter :  
 

Avant démolition.  
 

http://www.apave-diagnostics.com/
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3 Programme de repérage 

 
La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants (liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique) 
: Liste C mentionnée à l’article R. 1334-22 

 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

 1. Toiture et étanchéité  
Plaques ondulées.  
Ardoises.  
Éléments ponctuels.  
Revêtements bitumineux d’étanchéité.  
Accessoires de toitures.  

Plaques en fibres-ciment.  
Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.  
Conduits de cheminée, conduits de ventilation... 
Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles.  
Rivets, faîtages, closoirs...  

 2. Façades  
 Panneaux-sandwichs.  
 Bardages.  
 Appuis de fenêtres.  

Plaques, joints d’assemblage, tresses....  
Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.  
Éléments en fibres-ciment.  

 3. Parois verticales intérieures et enduits    

 Murs et cloisons. 
 Poteaux (périphériques et intérieurs). 
 Cloisons légères ou préfabriquées. 
 Gaines et coffres verticaux. 
 Portes coupe-feu, portes pare-flammes.  

Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de 
dilatation. 
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de 
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, 
carton, fibres-ciment. 
Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. 
Vantaux et joints. 

 4. Plafonds et faux plafonds    
 Plafonds.  
 Poutres et charpentes (périphériques et 
intérieures).  
 Interfaces entre structures.  
 Gaines et coffres horizontaux.  
 Faux plafonds.  

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).  
Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.  
Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.  
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.  
Panneaux et plaques.  

 5. Revêtements de sol et de murs    

Revêtements de sol (l’analyse doit concerner 
chacune des couches du revêtement).  
Revêtement de murs  

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, 
calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.  
Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), 
colles des carrelages.  

 6. Conduits, canalisations et équipements    
 Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).  
 Conduits de vapeur, fumée, échappement.  
 Clapets/ volets coupe-feu.  
 Vide-ordures.  

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.  
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.  
Clapet, volet, rebouchage.  
Conduit en fibres-ciment.  

 7. Ascenseurs et monte-charge    
 Portes palières.  
 Trémie, machinerie.  

Portes et cloisons palières.  
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.  

 8. Équipements divers    
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes 
électrogènes, convecteurs et radiateurs, 
aérothermes...  

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes 
(internes et externes), tissu amiante.  

 9. Installations industrielles     

 Fours, étuves, tuyauteries...  
 Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, 
tissu amiante, freins et embrayages.  

 10. Coffrages perdus     
 Coffrages et fonds de coffrages perdus.   Éléments en fibres-ciment. 

 
 

4 Conditions de réalisation du repérage 
 

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du 
bâtiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements 
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C. 
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l’ensemble 
des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.   
Lorsque l’absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l’opérateur de repérage d’attester de la 
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer 
par analyse la présence ou non d’amiante. 
 

http://www.apave-diagnostics.com/
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Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération. 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 
 
Avertissements :  
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des 
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de l’hétérogénéité de certains matériaux et de 
leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu être identifiés 
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées. 
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l’opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante 
: « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles 
d'une montre.  
 
Moyens mis à disposition : Néant  
Documents remis : Néant  
   
Le repérage a été réalisé le(s) : 11/07/2023  

 
 

4.1  Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification 

Sans objet  

 
 

4.2  Analyse Documentaire : 
 

Néant 
 

4.3  Rapports précédemment réalisés 
 

Néant 
 

5 Résultats détaillés du repérage 

 
➢ Liste des locaux / Parties d’immeuble visités 

 

Parties d’immeuble concernées où Locaux à investiguer  Etage 

Cuisine RDC 

Salle de pause RDC 

Rangement  RDC 

Dégagement  n°1 RDC 

Dégagement  n°2 RDC 

WC RDC 

Salle de réunion n°1 RDC 

Salle de réunion n°2 RDC 

Placard RDC 

Bureau n°1 R+1 

Bureau n°2 R+1 

http://www.apave-diagnostics.com/
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Parties d’immeuble concernées où Locaux à investiguer  Etage 

Bureau n°3 R+1 

Bureau n°4 R+1 

Palier R+1 

Salle de bains R+1 

Réserve R+1 

Escalier RDC 

Combles R+2 

Façade Nord Extérieur 

Façade Sud Extérieur 

Façade Est Extérieur 

Façade Ouest Extérieur 

 
➢ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités : 

 
Néant 

➢ Liste des éléments non inspectés : 
 
Néant 

5.1 Liste des matériaux et produits repérés 
 

 

Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

Cuisine RDC 

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 

d’analyse (P001) 
Z001 Non  

Plancher Béton 
Résultat 
d’analyse 

Z013 Non  

Plinthes Colle - Carrelage 
Résultat 

d’analyse (P002) 
Z002 Non  

Cloisons 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 

d’analyse (P003) 
Z003 Non  

Cloisons 
Carreaux de plâtre - 
Toile de verre peinte 

Résultat 
d’analyse (P004) 

Z004 Non  

Revêtement de mur Colle - Faïence 
Résultat 

d’analyse (P005) 
Z005 Non  

Plafond Calicot - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P006) 
Z006 Non  

Ensemble des 
fenêtres  

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes  
Compribande - Non 

peint 
  Non  

Ensemble des 
fenêtres  

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Coffre vertical 
Bois - Toile de verre 

peinte 
  Non  

Salle de 
pause 

RDC 

Coffre vertical 
Bois - Toile de verre 

peinte 
  Non  

Ensemble des 
fenêtres  

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des portes  
Compribande - Non 

peint 
  Non  

Plancher Béton Résultat Z013 Non  

http://www.apave-diagnostics.com/
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

d’analyse 

Ensemble des 
fenêtres  

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plancher Parquet - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Colle - Bois 
Résultat 

d’analyse (P008) 
Z008 Non  

Revêtement de sol Ragréage - Non peint 
Résultat 

d’analyse (P007) 
Z007 Non  

Mur 
Enduit - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P009) 
Z009 Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P010) 
Z010 Non  

Poutre Plâtre - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P011) 
Z011 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P012) 
Z012 Non  

Rangement  RDC 

Plancher Béton 
Résultat 

d’analyse (P013) 
Z013 Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Plafond Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Dégagement  
n°1 

RDC 

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z012 Non  

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z001 Non  

Plinthes Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z002 Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Conduit de fluide Métal - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Dégagement  
n°2 

RDC 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z012 Non  

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z001 Non  

Plinthes Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z002 Non  

Conduit de fluide Métal - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

http://www.apave-diagnostics.com/
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes  
Compribande - Non 

peint 
  Non  

Ensemble des portes  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

WC RDC 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z012 Non  

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z001 Non  

Plinthes Colle - Carrelage 
Résultat 
d’analyse 

Z002 Non  

Conduit de fluide  Métal - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Conduit de fluide  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Faux-plafond 
Plaque de faux-

plafond 
Résultat 

d’analyse (P014) 
Z014 Non  

Salle de 
réunion n°1 

RDC 

Revêtement de sol 
Colle - Revêtement 

souple 
Résultat 

d’analyse (P018) 
Z018 Non  

Ensemble des portes  
Compribande - Non 

peint 
  Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres  

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Revêtement de sol Ragréage - Non peint 
Résultat 

d’analyse (P019) 
Z019 Non  

Ensemble des portes  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres  

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes 
Colle - Revêtement 

souple 
Résultat 

d’analyse (P020) 
Z020 Non  

Revêtement de mur Plâtre - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P021) 
Z021 Non  

Revêtement de mur Calicot - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P022) 
Z022 Non  

Faux-plafond 
Plaque de faux-

plafond - Non peint 
Résultat 

d’analyse (P023) 
Z023 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P024) 
Z024 Non  

Marche  Béton 
Résultat 

d’analyse (P025) 
Z025 Non  

Revêtement de sol Béton - Non peint Résultat Z025 Non  
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

d’analyse 

Salle de 
réunion n°2 

RDC 

Revêtement de sol Parquet - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plancher  Bois - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Cloisons et doublage 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P015) 
Z015 Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P016) 
Z016 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P017) 
Z017 Non  

Placard RDC 

Revêtement de mur Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z021 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z024 Non  

Revêtement de sol 
Colle - Revêtement 

souple 
Résultat 
d’analyse 

Z018 Non  

Conduit de fluide  Métal - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Ragréage - Non peint 
Résultat 
d’analyse 

Z019 Non  

Conduit de fluide  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Béton - Non peint 
Résultat 
d’analyse 

Z025 Non  

Conduit de fluide 
Fibres-ciment - 

Peinture 
Résultat 

d’analyse (P026) 
Z026 Oui 25 kg 

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Bureau n°1 R+1 

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Ensemble des 
fenêtres 

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des 
fenêtres   

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres    

Compribande    Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P053) 
Z053 Oui  

Coffre vertical 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
  Non  

Murs Plâtre - Toile de verre Résultat Z027 Oui 6 m2 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant démolition  

 

Rapport n° : 66753-138013 A    /   Référence du donneur d’ordre : BATIMENT SIAD  

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 11/134 

Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

peinte d’analyse (P027) 

Murs 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 

d’analyse (P028) 
Z028 Non  

Plafond Plâtre  - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P029) 
Z029 Non  

Bureau n°2 R+1 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P030) 
Z027 Non  

Plafond Calicot - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P032) 
Z032 Non  

Ensemble des 
fenêtres 

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des 
fenêtres   

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres    

Compribande    Non  

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Murs 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 

d’analyse (P031) 
Z031 Non  

Bureau n°3 R+1 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P054) 
Z053 Non  

Ensemble des 
fenêtres 

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des 
fenêtres   

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Plafond Plâtre  - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z029 Non  

Murs 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z028 Non  

Bureau n°4 R+1 

Plafond Plâtre  - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z029 Non  

Ensemble des 
fenêtres 

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des 
fenêtres   

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P055) 
Z053 Non  

Murs 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z028 Non  

Palier R+1 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Plafond Plâtre - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z012 Non  

Main-courante Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Salle de 
bains 

R+1 

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 

d’analyse (P033) 
Z033 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Tablier baignoire     Non  

Ensemble des 
fenêtres 

Compribande - Non 
peint 

  Non  

Ensemble des 
fenêtres    

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Revêtement de sol Colle - Carrelage 
Résultat 

d’analyse (P034) 
Z034 Non  

Revêtement de mur Colle - Faïence 
Résultat 

d’analyse (P035) 
Z035 Non  

Murs 
Calicot - Toile de 

verre peinte 
Résultat 

d’analyse (P036) 
Z036 Non  

Plafond 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse (P037) 
Z037 Non  

Réserve R+1 

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 

d’analyse(P54) 
Z053 Non  

Plafond Plâtre  - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z029 Non  

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des portes Bois - Peinture 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Plinthes Bois - Vernis   Non  

Escalier RDC 

Revêtement de sol Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres    

Compribande    Non  

Murs 
Plâtre - Toile de verre 

peinte 
Résultat 
d’analyse 

Z010 Non  

Plafond Plâtre - Peinture Résultat Z012 Non  
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

d’analyse 

Ensemble des 
marches 

Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des contre-
marches 

Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Main-courante Bois - Vernis 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des 
fenêtres   

PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Combles R+2 

Revêtement de mur Bois - Non peint   Non  

Murs 
Joint bloc de béton 

creux 
Résultat 

d’analyse (P056) 
Z054 Non  

Boisseau  Joint boisseau 
Résultat 

d’analyse (P057) 
Z055 Non  

Couverture Ardoises 
Résultat 

d’analyse (P058) 
Z056 Non  

Revêtement de mur 
Laine minérale - Non 

peint 
  Non  

Murs 
Bloc de béton creux - 

Non peint 
  Non  

Conduit de cheminée 
Bloc de béton creux - 

Non peint 
  Non  

Plafond Volige - Non peint   Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z038 Non  

Ensemble des appuis Béton 
Résultat 
d’analyse 

Z041 Non  

Ensemble des 
marches 

Béton - Non peint 
Résultat 
d’analyse 

Z042 Non  

Ensemble des seuils Béton 
Résultat 
d’analyse 

Z040 Non  

Ensemble des 
fenêtres 

PVC - Non peint   Non  

Ensemble des portes PVC - Non peint   Non  

Gouttières  Zinc - Non peint   Non  

Volets PVC - Non peint   Non  

Conduit de fluide  Métal - Peinture   Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 
d’analyse 

Z039 Non  

Volets PVC - Non peint   Non  

Façade Sud 
Extérie

ur 

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P038) 
Z038 Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P039) 
Z039 Non  

Conduit de fluide  Métal - Peinture   Non  

Ensemble des 
fenêtres 

PVC - Non peint   Non  

Ensemble des portes PVC - Non peint   Non  

Gouttières  Zinc - Non peint   Non  

Volets PVC - Non peint   Non  

Conduit de fluide  
Fibres-ciment - 

Peinture 
Résultat 

d’analyse (P043) 
Z043 Oui 5 kg 

Ensemble des seuils Béton 
Résultat 

d’analyse (P040) 
Z040 Non  

Ensemble des appuis Béton 
Résultat 

d’analyse (P041) 
Z041 Non  
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Local / Partie 
d’immeuble 

Etage 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Critères de 
décision 

Réf. 
ZPSO 

Présence 
d'amiante 

Estimatif de 
la quantité 

Ensemble des 
marches 

Béton - Non peint 
Résultat 

d’analyse (P042) 
Z042 Non  

Façade Est 
Extérie

ur 

Ensemble des 
fenêtres 

PVC - Non peint   Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P049) 
Z049 Non  

Murs 
Joint pierre - Non 

peint 
Résultat 

d’analyse (P052) 
Z052 Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P048) 
Z048 Non  

Ensemble des portes PVC - Non peint   Non  

Volets Bois - Peinture   Non  

Mur clôture  Pierres, mortier 
Résultat 

d’analyse (P050) 
Z050 Non  

Murs 
Joint pierre - Non 

peint 
Résultat 

d’analyse (P051) 
Z051 Non  

Façade 
Ouest 

Extérie
ur 

Ensemble des 
fenêtres 

PVC - Non peint   Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P045) 
Z045 Non  

Muret 
Joint bloc de béton 

creux 
Résultat 

d’analyse (P047) 
Z047 Non  

Ensemble des portes  PVC - Non peint 

Matériau ou 
produit qui par 

nature ne contient 
pas d’amiante 

 Non  

Ensemble des murs Enduit - Peinture 
Résultat 

d’analyse (P044) 
Z044 Non  

Ensemble des 
marches 

Béton - Non peint 
Résultat 

d’analyse (P046) 
Z046 Non  

 

Commentaires : 

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage 
devra être effectué à la libération des locaux 

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l’accès aux produits et matériaux 
doit être complété par une visite des locaux vides au démarrage des travaux ou de la démolition. 

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les 
éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires 
après démolition du bâti. 
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation 

  

PRELEVEMENT : P001  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Revêtement de sol - 
Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Carrelage 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Carrelage 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Colle grise 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P002  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Plinthes - Toutes 
zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Carrelage 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Carrelage 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P003  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Cloisons - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non 

séparable + matériau plâtreux blanc 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P004  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Cloisons - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Carreaux de plâtre - Toile de verre 
peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Carreaux de plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P005  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Revêtement de mur 
- Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Faïence 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Faïence 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 
Colle beige non séparable + bois aggloméré non 

séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P006  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Cuisine - Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non 

séparable + matériau plâtreux blanc en vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P007  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Revêtement 
de sol - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Ragréage - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Ragréage / Non peint 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Matériau blanc non séparable + ragréage gris en vrac 

non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 

Fr2 Non analysé 0  
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PRELEVEMENT : P008  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Plinthes - 
Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Bois 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Bois 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Colle polymère blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P009  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Mur - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peintures multiples en vrac non séparable + toile 

fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit gris 
en vrac non séparable 

0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P010  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P011  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Poutre - 
Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en 

vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P012  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de pause - Plafond - 
Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P013  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Rangement  - Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau compact gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P014  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - WC - Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plaque de faux-plafond 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plaque de faux-plafond 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P015  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°2 - 
Cloisons et doublage - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P016  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°2 - Murs - 
Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P017  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°2 - Plafond 
- Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en 

vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P018  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - 
Revêtement de sol - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Revêtement souple 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Revêtement souple 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Revêtement souple beige 0 Fibres d'amiante non détectées 

Fr2 Colle polymère jaune 0 Fibres d'amiante non détectées 

Fr3 Non analysé 0  
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PRELEVEMENT : P019  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - 
Revêtement de sol - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Ragréage - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Ragréage / Non peint 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Ragréage gris en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P020  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - Plinthes 
- Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Revêtement souple 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Revêtement souple 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Colle polymère blanche avec couche fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P021  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - 
Revêtement de mur - Mur 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en 

vrac non séparable + papier non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 

 

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant démolition  

 

Rapport n° : 66753-138013 A    /   Référence du donneur d’ordre : BATIMENT SIAD  

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 36/134 

PRELEVEMENT : P022  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - 
Revêtement de mur - Mur 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non 
séparable + papier non séparable + matériau plâtreux 

blanc en faible quantité non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P023  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - Faux-
plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plaque de faux-plafond - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plaque de faux-plafond / Non peint 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Couche fibreuse blanche non séparable + matériau 

fibreux jaune 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P024  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - Plafond 
- Plafond dans le plénum 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en 

vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P025  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Salle de réunion n°1 - Marche  
- Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Matériau compact gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P026  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

RDC - Placard - Conduit de fluide - C 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Fibres-ciment - Peinture 

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Fibres-ciment / Peinture 

 

Planche de croquis n° :1 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau blanc et noir en 
vrac non séparable + fibrociment gris avec fibres 

visibles 
0 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P027  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°1 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P028  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°1 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non 

séparable + matériau plâtreux blanc en vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P029  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°1 - Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre  - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Peinture 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en 

vrac 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P030  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°2 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau plâtreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P031  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°2 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non 

séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non 
séparable 

0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P032  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°2 - Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Peinture 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non 
séparable + papier non séparable + matériau plâtreux 

blanc en faible quantité non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P033  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Salle de bains - Revêtement 
de sol - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Carrelage 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Carrelage 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P034  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Salle de bains - Revêtement 
de sol - Sol 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Carrelage 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Carrelage 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 
Colle grise non séparable + matériau gris en faible 

quantité hétérogène non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P035  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Salle de bains - Revêtement 
de mur - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Colle - Faïence 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colle / Faïence 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P036  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Salle de bains - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Calicot - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Calicot / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc 

non séparable + papier non séparable + matériau 
plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable 

0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P037  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Salle de bains - Plafond - 
Plafond 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Papier peint non séparable + peinture non séparable + 

matériau plâtreux blanc non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P038  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + enduit beige hétérogène non 

séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 

 

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant démolition  

 

Rapport n° : 66753-138013 A    /   Référence du donneur d’ordre : BATIMENT SIAD  

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 53/134 

PRELEVEMENT : P039  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + enduit beige hétérogène non 

séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P040  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Ensemble 
des seuils - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau compact gris 

hétérogène non séparable 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P041  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Ensemble 
des appuis - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Matériau compact gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P042  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Ensemble 
des marches - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton / Non peint 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Non analysé 0  

Fr2 Matériau compact gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P043  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Sud - Conduit de 
fluide  - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Fibres-ciment - Peinture 

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Fibres-ciment / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + fibrociment gris avec fibres 

visibles 
0 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P044  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Ouest - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Peinture non séparable + enduit gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P045  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Ouest - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + enduit compact gris 

hétérogène 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P046  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Ouest - Ensemble 
des marches - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Béton - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Béton / Non peint 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau compact gris hétérogène avec poussières 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P047  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Ouest - Muret - 
Toutes zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Joint bloc de béton creux 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joint bloc de béton creux 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + matériau compact gris 

hétérogène 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P048  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Est - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Peinture non séparable + enduit gris non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P049  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Est - Ensemble 
des murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Enduit - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit / Peinture 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 
Peinture non séparable + enduit gris en vrac 

hétérogène 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P050  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Est - Mur clôture  
- Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Pierres, mortier 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Pierres, mortier 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau compact gris hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P051  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Est - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Joint pierre - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joint pierre / Non peint 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P052  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

Extérieur - Façade Est - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Joint pierre - Non peint 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joint pierre / Non peint 

 

Planche de croquis n° :4 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

Fr1 Matériau gris en vrac hétérogène 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P053  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°1 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P054  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°3 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P055  

Emplacement :  

 
Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+1 - Bureau n°4 - Murs - Murs 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Plâtre - Toile de verre peinte 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Plâtre / Toile de verre peinte 

 

Planche de croquis n° :2 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P056  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+2 - Combles - Murs - Toutes 
zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Joint bloc de béton creux 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joint bloc de béton creux 

 

Planche de croquis n° :3 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P057  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+2 - Combles - Boisseau  - Toutes 
zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Joint boisseau 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joint boisseau 

 

Planche de croquis n° :3 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P058  

Emplacement :  

 

Nom du client 

NO 

Numéro de dossier 

66753-138013 

Pièce ou local – Composant 

R+2 - Combles - Couverture - Toutes 
zones 

Nom de l’opérateur 

GOUBAULT Antonin 

Date de prélèvement 

11/07/2023 

Partie de composant 

Ardoises 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Ardoises 

 

Planche de croquis n° :3 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

RAW PRODUCT Matériau dur de type ardoise (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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ANNEXE : Plans / Croquis 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
Légende : 

 

 

 

Titre : Bâtiment SIAD N° planche : 1/4 N° dossier : 66753-138013 Type : Croquis 

Client : NO Version : 0 
Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 
44350 GUERANDE 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 26/07/2023 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Commentaire :  Localisation : SIAD 
 

Lieu / Zone : RDC 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
Légende : 

 

 

 

Titre : Bâtiment SIAD  N° planche : 2/4 N° dossier : 66753-138013 Type : Croquis 

Client : NO Version : 0 
Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 
44350 GUERANDE 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 26/07/2023 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Commentaire :  Localisation : SIAD 
 

Lieu / Zone : R+1 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

 

Titre : Bâtiment SIAD  N° planche : 3/4 N° dossier : 66753-138013 Type : Croquis 

Client : NO Version : 0 
Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 
44350 GUERANDE 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 26/07/2023 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Commentaire :  Localisation : SIAD 
 

Lieu / Zone : R+2 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
Légende : 

 

 

 

Titre : Bâtiment SIAD N° planche : 4/4 N° dossier : 66753-138013 Type : Croquis 

Client : NO Version : 0 
Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 
44350 GUERANDE 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 26/07/2023 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Commentaire :  Localisation : SIAD 
 

Lieu / Zone : Extérieur 

  

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant démolition  

 

Rapport n° : 66753-138013 A    /   Référence du donneur d’ordre : BATIMENT SIAD  

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 78/134 

ANNEXE : Procès-verbaux d’analyse 
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E.21758986.0.PDF 
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E.21758988.0.PDF 
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E.21758990.0.PDF 
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E.21758992.0.PDF 
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E.21758994.0.PDF 
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ANNEXE : Certificat de compétence 
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