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Quaﬁ;onsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I’'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

l. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de pré-rapport, le donneur
d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés spécifiques

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante : résultats en attente d'analyse.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant

de I'amiante :

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
LALAITERIAT LOlE iAok CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
Suite au retour des analyses
de la seconde campagne de
prélevements du 30/10/2023,
des résultats discordants ont
été constatés sur les enduits
ciment sur les poteaux en
facades. L'hypothése retenue
est qu'un enduit de
rebouchage contenant de
Enduits a base de I'amiante a été utilisé pour
ciment projeté Extérieur . , effectuer des réparations. Des
. h Résultat d'analyse : . 3 U
Lissés+peinture Facades travaux d'embellissement
(Poteaux) ayant été refaits depuis
rendent impossible la
localisation des enduits de
réparation amiantés, par
conséquent nous statuons au
plus défavorable et devons
considérer qu'un enduit
amianté est potentiellement
présent en tout point des
Enduit ciment en -
sous-face Extérieur Résultat d'analyse / 20 M2
) Facades, Facades
(Escalier de secours)
Joint d'assemblage -
du noyau centraﬁ Exterieur Résultat d'analyse /
. Facades
(Escalier de secours)
Peinture blanche
(Revétements de murs SOL_.SOI .
: ’ Escalier Résultat d'analyse / 60 M2
poteaux, cloisons, Rdc
gaines, coffres) Hall. Hall
Conduit de ventilation
/ aération Fibres
ciment
(Conduits de fluides Sous-sol Résultat d'analyse / 40 M2
(air, eau, vapeur, Local Vide Ordures, Piéce
fumée, échappement,
autres fluides))
Conduit de ventilation
/ aération Fibres
ciment (fragments au
(Con duitsso(lj)e fluides _dSoSus-_so_I Résultat d'analyse / 10 M2
(air, eau, vapeur, Vide-Sanitaire 1
fumée, échappement,
autres fluides))
Enduits a base de Résultat d'analyse / 50 M2

ciment entre poteaux

Sous-sol
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

contenant de I’'amiante

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
et poutres Piece, Piece
(Poteaux)
Colles Plinthe marbre
(Revétements Qe murs, Rdc Résultat d'analyse / 50 ml
poteaux, cloisons,
f Hall
gaines, coffres)
Colles de plinthe Rdc
carrelage Sanitaire 1 Résultat d'analyse / 0.8 ml
(Revétements de sols) ler étage
Sanitaire 3
Suite au retour des analyses
de la seconde campagne de
prélevements du 30/10/2023,
des résultats discordants ont
été constatés sur les enduits
platre sur les murs des
dégagements et des halls.
L'hypothése retenue est qu'un
enduit de rebouchage
Peinture décorative contenant de 'amiante a été
(Revétements de murs . . . upllse pour effectuer des
poteaux, cloisons ’ 2’eme étage Résultat d'analyse reparat_lons. Des travaux >400 m?
S ' Dégagement 3 d'embellissement ayant été
gaines, coffres) ; :
refaits depuis rendent
impossible la localisation des
enduits de réparation
amiantés, par conséquent
nous statuons au plus
défavorable et devons
considérer qu'un enduit
amianté est potentiellement
présent en tout

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et
produits contenant de I'amiante.

MATERIAU

LOCALISATION

CRITERE DE
CONCLUSION

OBSERVATIONS /
REMARQUES / MOTIFS

QUANTITE
(U, ml, m?)

Enduits de lissage a

base de platre Extérieur Résultat d'analvse /
Lissés+peinture Facades Y
(Plafonds)
Peinture sur poteau
métallique -
(Facades légéres, murs % Résultat d'analyse /
rideaux, bardages, &
panneaux sandwich)
Revétements
plastiques épais Extérieur

(RPE) RPE marron
(Facades lourdes y
compris poteaux)

Facades, Facades

Résultat d'analyse

Béton désactive
(Facades lourdes y
compris poteaux)

Extérieur
Facades, Facades

Résultat d'analyse

Panneaux panneaux
fibreux

(Fagades légéres, murs Exte_rl(;eur Résultat d'analyse /
rideaux, bardages, Fagades
panneaux sandwich)
Enduits extérieurs
Projeté sur -
soubassement Extorieus Résultat d'analyse /

(Facades lourdes y
compris poteaux)

Facades, Facades
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

MATERIAU

LOCALISATION

CRITERE DE
CONCLUSION

OBSERVATIONS /
REMARQUES / MOTIFS

QUANTITE
(U, ml, m3)

Mur béton
(Facades lourdes y
compris poteaux)

Extérieur
Facades, Fagades

Résultat d'analyse

/

Solins ciment

(Eléments associés a la % Résultat d'analyse /
toiture) &
Enduits a base de
ciment projeté Extérieur Résultat d'analyse /
Lissées Facades
(Poteaux)
Colles Faience jaune
extérieure Extérieur
(Revétements de murs, m Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons,
gaines, coffres)
Joint d'assemblage Extérieur
du noyau central % Résultat d'analyse /
(Escalier de secours)
Parties planes ou
relevés : complexes Extérieur ) '
_ asphaltés Toiture R+1. Toiture R+1 Résultat d'analyse /
(Etanchéité de toiture '
terrasse)
Relevés : revétements
bitumineux (bandes, Extérieur
Iés.) relevé métallique Toiture R+1 Résultat d'analyse /
(Etanchéité de toiture
terrasse)
forme de pente
granuleuse Extérieur . ,
(Etanchéité de toiture Toiture R+1 Résultat danalyse !
terrasse)
. Isolant Extérieur
(Etanchéité de toiture Toiture R+1 Résultat d'analyse /
terrasse) oiture
Parties planes : pare- Extérieur
vapeur Toiture R+1, Toiture R+3, . ,
(Etanchéi?é de toiture Toiture R+3, Toiture R+3, Résultat d'analyse /
terrasse) Toiture R+4, Toiture R+4

Relevés : revétements
bitumineux (bandes,
lés.) relevé métallisé
(Etanchéité de toiture

terrasse)

Extérieur
Toiture R+1, Toiture R+3,
Toiture R+3, Toiture R+4

Résultat d'analyse

Joints entre éléments
Joint badigeon sur

conduits VMC Extérieur
(Conduits de fluides Toiture R+3, Toiture R+3, Résultat d'analyse /
(air, eau, vapeur, Toiture R+4
fumée, échappement,
autres fluides))
Parties planes :
revétements -
Extérieur

bitumineux (bandes,
|és.) Etanchéité
monocouche
(Etanchéité de toiture
terrasse)

Toiture R+3, Toiture R+3,
Toiture R+3, Toiture R+4,
Toiture R+4

Résultat d'analyse

~ film métallisé
(Etanchéité de toiture
terrasse)

Extérieur
Toiture R+3, Toiture R+3,
Toiture R+3, Toiture R+4,
Toiture R+4

Résultat d'analyse

_Isolant mousse
(Etanchéité de toiture
terrasse)

Extérieur
Toiture R+3, Toiture R+3,
Toiture R+3, Toiture R+4,

Résultat d'analyse

Toiture R+4
Tampon antivibration Extérieur Résultat d'analvse /
(Groupe VMC) Toiture R+3 Y
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Parties planes ou
relevés : complexes Extérieur
asphaltés Etanchéité Toiture sur sous-sol semi

asphalte enterré, Toiture sur sous-sol
(Etanchéité de toiture semi enterré
terrasse)

Résultat d'analyse /

Relevés : revétements
bitumineux (bandes, Extérieur
1és.) Toiture sur sous-sol semi Résultat d'analyse /
(Etanchéité de toiture enterré
terrasse)

Sous-sol
Escalier
Rdc
Dégagement 1, Escalier,
Dégagement 2, Sanitaire 2,
Dégagement 3
ler étage
Dégagement 1, Sanitaire 1,
Dégagement 2, Escalier,
Ragréage rose Dégagement 3
(Revétements de sols) 2éme étage
Dégagement 1, Dégagement
2, Sanitaire, Sanitaire,
Dégagement 3, Escalier,
Escalier
3eme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement
3, Escalier
4éme étage
Palier

Résultat d'analyse /

Sous-sol
Escalier, Escalier
Rdc
Dégagement 1, Dégagement
1, Escalier, Dégagement 2,
Dégagement 3
Rdc - Logement de fonction
Salle de bains, WC, Chambre
1, Chambre 2
ler étage
Dégagement 1, Sanitaire 1,
Sanitaire 1, Dégagement 2, Résultat d'analyse /
Escalier, Dégagement 3
2éme étage
Dégagement 1, Dégagement
2, Sanitaire, Sanitaire,
Dégagement 3, Escalier,
Escalier
3éme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement
3, Escalier
4éme étage
Palier, Palier

Colles non
bitumineuses colle
jaune sous lino
(Revétements de sols)

Peinture sur béton

(Plafonds) Sous-sol Résultat d'analyse /

Escalier

Peintures décoratives
Peinture sur poutre Sous-sol Résultat d'analyse /
(Poutres et charpentes) Escalier

Peinture blanche Sous-sol
(Revétements de murs, Escalier
poteaux, cloisons, Rdc
gaines, coffres) Hall
2éme étage

Résultat d'analyse /
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N° : 973057
i ’ 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
Escalier
Sous-sol
Escalier
Enduit a base de Rdc
platre Lissés+peinture Escalier
sur condamnation du ler étage
palier Escalier Résultat d'analyse /
(Cloisons séches 2éme étage

(assemblées,

Escalier, Escalier

préfabriquées)) 3eme étage
Escalier
4éme étage
Palier
Calorifuges Isolant et
enveloppe
(Conduits de fluides Sous-sol Résultat d'analyse /

(air, eau, vapeur,
fumée, échappement,
autres fluides))

Dégagement, Piece, Piece

Panneaux collés
vissés ou cloués

Sous-sol
Dégagement, Local Vide

Bois/ciment type Ordures, Vide-Sanitaire 1, Résultat d'analyse /
fibralyth Local Informatique, Local,
(Plafonds) Piéce, Cave, Vide-Sanitaire
2, Vide-Sanitaire 3
Joints d'assemblage
de parpaings Sous-sol . ,
(Murs et cloisons Local Vide Ordures, Local Résultat d'analyse /
macgonnés) Vide Ordures, Piece
Dalle béton Sous-sol Résultat d'analyse /

(Revétements de sols)

Local Vide Ordures, Local
Vide Ordures, Piéce

enduit platreux sur
conduit fibres-ciment
(Conduits de fluides

. Sous-sol Résultat d'analyse /
(air, eau, vapeur, s
s Piece
fumée, échappement,
autres fluides))
Enduits a base de
ciment projeté
Talochés Sous-sol Résultat d'analyse /
(Murs et cloisons Piece
maconnés)
Calorifuges
Enveloppe et isolant
(Co.ndu'ts de fluides Sous-sol Résultat d'analyse /
(air, eau, vapeur, C
R ave
fumée, échappement,
autres fluides))
Enduits de débullage
(Murs et cloisons Sous-sol Résultat d'analyse /

maconnés)

Garage 1, Garage 2

Enduits a base de
platre Lissées
(Murs et cloisons
maconnés)

Rdc
Hall, Dégagement 3
2éme étage
Escalier, Escalier
3éme étage
Dégagement 2

Résultat d'analyse

Enduits a base de
platre Lissés
(Plafonds)

Rdc
Hall
Rdc - Logement de fonction

wC

Résultat d'analyse
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
Colles de carrelage
Colle de dalles marbre Rdc Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Hall
Rdc

Dégagement 1, Dégagement
2, Dégagement 3
ler étage
Dégagement 1, Dégagement
2, Dégagement 3
2éme étage
Dégagement 1, Dégagement Résultat d'analyse /
1, Dégagement 2,
Dégagement 3
3eme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement
3, Dégagement 3

Peinture décoratives
(Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres)

4éme étage
Palier
Rdc
s Dégagement 1
Enduits a base de ler étage
platre Dégagement 1, Dégagement Résultat d'analyse /
(Murs et cloisons 9ag 2’ 929 Y
magonnes) 2éme étage
Dégagement 2, Dégagement
3
Colles Plinthe
carrelaé:g;i?nir:)tase de Rdc
N Dégagement 1 Résultat d'analyse /
(Revétements de murs, N .
2eme étage

poteaux, cloisons,

gaines, coffres) Dégagement 3

Peinture décoratives Rdc
Gouttelettes Sanitaire 1
(Revétements de murs, | Rdc - Logement de fonction Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, Salle de bains
gaines, coffres) ler étage
Sanitaire 3, Sanitaire 3
Colles Plinthe
carrelage Rdc
(Revétements de murs, Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, ler étage
gaines, coffres) Sanitaire 3, Sanitaire 3
Peintures de sol Rdc
Peinture grise sur Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
Acarrelage ler étage
(Revétements de sols) Sanitaire 3, Sanitaire 3
Panneaux et plaques Rdc
Panneaux rigides Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
(Faux plafonds) ler étage
Sanitaire 3
Joint de dormant
(Menuiseries Rdc Résultat d'analyse /
extérieures) Sanitaire 1
Colles non
b|tum|neusgs Colle Rdc Résultat d'analyse /
sous lino Sanitaire 1
(Revétements de sols)
Colles Faience Rdc
(Revétements de murs, L === , ,
Sanitaire 1, Chambre 15, Résultat d'analyse /

poteaux, cloisons,

: Chambre 14, Chambre 13,
gaines, coffres)

Chambre 12, Chambre 11,
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 10, Chambre 9,
Chambre 8, Chambre 7,
Chambre 6, Chambre 5,
Chambre 4, Chambre 3,
Chambre 2, Chambre 1,
Chambre 22, Chambre 21,
Chambre 21, Chambre 20,
Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
Rdc - Logement de fonction
Salle de bains, Cuisine
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Sanitaire 3, Sanitaire 3,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 108, Chambre 107,
Chambre 106, Chambre 105,
Chambre 104, Chambre 103,
Chambre 102, Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,
Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321

Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322

Dégagement, Salle de bains,

Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335

Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331

Bureau, Placard, Chambre,

Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc

Sanitaire 1

Rdc - Logement de fonction
Cuisine

ler étage Résultat d'analyse /
Sanitaire 3
2éme étage
Sanitaire 3
3éme étage
Sanitaire 3

Colles de carrelage
(Revétements de sols)

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Colle jaune de Plinthe Chambre 21, Chambre 21,
bois Chambre 20, Chambre 19,
(Revétements de murs, Chambre 18, Chambre 17, Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, Chambre 16
gaines, coffres) ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 10 sur 342




i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
peinture sur cloison Chambre 110, Chambre 109,
(Revétements de murs, | Chambre 109, Chambre 108,
poteaux, cloisons, Chambre 107, Chambre 106,
gaines, coffres) Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2eme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,

Résultat d'analyse /
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 20, Résultat d'analyse /
Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,

Enduits a base de
platre sur cloisons
(Murs et cloisons
maconnés)

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 13 sur 342




i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111, Résultat d'analyse /
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,

complexe
platre+peinture
(Murs et cloisons

maconnés)
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
mur porteur béton Chambre 5, Chambre 4,
(Murs et cloisons Chambre 3, Chambre 2, Résultat d'analyse /
maconnés) Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Sanitaire 3,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 108, Chambre 107,
Chambre 106, Chambre 105,
Chambre 104, Chambre 103,
Chambre 102, Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4eme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,

bitur(ri?r::aissgg%oue Chambre 121, Chambre 120,
jaune Chambre 119, Chambre 118, Résultat d'analyse /

Chambre 117, Chambre 116,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,

(Revétements de sols)
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4eme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éeme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10, Résultat d'analyse /
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,

Ragréage gris
(Revétements de sols)
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
Rdc - Logement de fonction
Chambre 1, Chambre 1,
Chambre 2
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 108, Chambre 107,
Chambre 106, Chambre 105,
Chambre 104, Chambre 103,
Chambre 102, Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,
Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 207, Chambre 206,
Chambre 205, Chambre 204,
Chambre 203, Chambre 202,
Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4eme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4eme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4eme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4eme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127, Résultat d'analyse /
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,

Enduits de
jointoiement des
plaques de platre

bande et enduit de
jointoiement des
plaques de platre
(gaine technique)
(Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées))
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4eme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4eme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Sanitaire 1, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 108, Chambre 107,
Chambre 106, Chambre 105,
Chambre 104, Chambre 103,
Chambre 102, Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301

Enduits a base de
platre Lissés+peinture
(Plafonds)

Résultat d'analyse /
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

4éme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard

4éme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4éme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4éme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4eme étage - 321
Bureau, Dégagement, Salle

de bains

4eme étage - 322

Bureau, Bureau,
Dégagement, Salle de bains,
Chambre

4éme étage - 323

Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

4éme étage - 326

Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle

de bains, Chambre

4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,

Salle de bains

4éme étage - 334

Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains

Rdc
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,
Chambre 9, Chambre 8,
Chambre 7, Chambre 6,
Chambre 5, Chambre 4,
Chambre 3, Chambre 2,
Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19,
Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,

Joints d'étanchéité
entre menuiserie et
structure
(Menuiseries
extérieures)

Résultat d'analyse /
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE

WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éeme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre, Placard
4éeme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éeme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4eme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 321
Dégagement, Salle de bains
4éme étage - 322
Dégagement, Salle de bains,
Chambre
4éme étage - 323
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 326
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 336
Bureau, Dégagement, Salle
de bains, Chambre
4éme étage - 335
Bureau, Dégagement, Salle
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
de bains, Chambre
4éme étage - 331
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
4éme étage - 334
Bureau, Placard, Chambre,
Salle de bains
Rdc
Peinture décorative Dégagement 23 Dégagement
(Revétements de murs, . ssultat d'anal /
poteaux, cloisons, ) ler etag’e Résultat d'analyse
. Dégagement 1, Dégagement
gaines, coffres) >
3eme étage
Dégagement 2
Panneaux platreux
insonorisants au sol Rdc Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Salle de musigue
Colles non
bltu_mlneuses_ Colle Rdc Résultat d'analyse /
jaune de lino Salle de musique
(Revétements de sols)
Enduits de
jointoiement des
plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des Rdc Résultat d'analyse /
plaques de platre 2 Cafétéria, Salle de travalil
(Cloisons séches
(assemblées,
préfabriguées))
Pan(gzzl;n;;tfé)llgg)u es Rdc _ Résultat d'analyse /
Salle de travail
Colles non
b'tummeTiSneos Colle de R_dc Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Sanitaire 2
Peintures de sol
Peinture de sol grise Rdc Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Sanitaire 2
Enduit & base de
platre Lissés+peinture
(Cloisons séches Rdc Résultat d'analyse /
(assemblées, Sanitaire 2
préfabriguées))
Rdc
Peinture sur béton Chambre 21
(murs extérieurs) ler étage . ,
(Murs et cloisons Chambre 130, Chambre 109 Résultat danalyse /
maconnés) 2éme étage
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 207, Chambre 207
Peinture sur béton
(murs extérieurs) Rdc Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Chambre 21
Rdc
Chambre 21
mur béton préfabriqué ler étage
(Murs et cloisons Chambre 130, Chambre 109, Résultat d'analyse /
magonnés) Chambre 109
2éme étage
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 207, Chambre 207
mur béton préfabriqué . ,
(Revétements de sols) Rdc Résultat d'analyse /
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
Chambre 21
Joints d'étanchéité
entre menuiserie et Rdc
structure Joint Chambre 21
mousse entre ler étage . ,
menuiserie et Chambre 130 Résultat d'analyse /
structure 2éme étage
(Menuiseries Chambre 225, Chambre 225,
extérieures) Chambre 207

Enduits a base de
platre sur cloisons
(Poteaux)

Rdc
Chambre 21

Résultat d'analyse

Ragréage rouge
(Revétements de sols)

Rdc - Logement de fonction

Salle de bains

Résultat d'analyse

Joints d'assemblage
des carreaux de platre
du tablier de la
baignoire
(Murs et cloisons
maconnés)

Rdc - Logement de fonction

Salle de bains

Résultat d'analyse

Enduits a base de
platre Lissés (couche
apparente)
(Plafonds)

Rdc - Logement de fonction

Salle de bains

Résultat d'analyse

Enduits a base de
platre enduit de
lissage sur plafond
béton
(Plafonds)

Rdc - Logement de fonction

Salle de bains

Résultat d'analyse

Ragréage marron
(Revétements de sols)

Rdc - Logement de fonction

wC

Résultat d'analyse

Enduit a base de
platre Lissés sur
cloisons

Rdc - Logement de fonction

(Cloisons séches Placard Résultat d'analyse /
(assemblées, %32
préfabriquées))
Colles non

bitumineuses Colle

jaune de dalles de sol
souples vynile

(Revétements de sols)

Rdc - Logement de fonction

Chambre 1, Chambre 2

Résultat d'analyse

Enduits a base de
platre Lissées sur

porteurs Rdc - Logement de fonction Résultat d'analyse /
(Murs et cloisons Chambre 1
maconnés)
Colles non

bitumineuses Colle

jaune de dalles de sol
souples vinyle

(Revétements de sols)

Rdc - Logement de fonction

Chambre 2

Résultat d'analyse

Enduits a base de
platre Lissés sur
poutre béton

Rdc - Logement de fonction

Résultat d'analyse

(Poutres et charpentes) Cuisine
Joints d'étanchéité
entre menuiserie et
e o ser rage |
menuiserie et C;r]amblie 130 Résultat d'analyse /
structure s,
(Menuiseries
extérieures)
Colle silicone de . ,
Plinthe ler étage Résultat d'analyse /
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

T ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
WAl HolEAHslioN CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)
(Revétements de murs, Sanitaire 1
poteaux, cloisons,
gaines, coffres)
Colles non
bitumineuses colle ler étage
jaune sous lino Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
marbré 2éme étage
(Revétements de sols) Sanitaire 1, Sanitaire 1
ler étage
Dalle béton Sanitaire 1 . ,
. . Résultat d'analyse /
(Sol) 2éme étage
Sanitaire 1, Sanitaire 1,
Sanitaire, Sanitaire
Colle jaune de
revétement mural ler étage
(Revétements de murs, Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, 2eme étage
gaines, coffres) Sanitaire 1, Sanitaire 1
Joints entre éléments
Joint badigeons sur
conduits VMC ler étage
(Conduits de fluides Sanitaire 1 Résultat d'analyse /
(air, eau, vapeur, 2éme étage
fumée, échappement, Sanitaire, Sanitaire
autres fluides))
Panneaux et plaques ler étage
rigides Sanitaire 3 Résultat d'analyse /
(Faux plafonds) 2eme étage
Sanitaire
Enduits de
jointoiement des
plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des . . ,
plaques de platre en Crﬁgﬁ)g Résultat d'analyse /
doublage
(Cloisons séches
(assemblées,
préfabriguées))
Peinture sur béton
(('\rAnuLg Z(E:elcrali:grrl)s ler étage Résultat d'analyse /
. Chambre 109
maconnés)
Colles Plinthe
carrelage a base de
platre . . ,
(Revétements de murs, 'wgg Résultat danalyse /
poteaux, cloisons, Dégagement 3
gaines, coffres)
peinture résine
(Revétements de murs, 2eme étage Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, S—g— Y
- anitaire
gaines, coffres)
Joints de mastic de
vitrage N . . ,
(Menuiseries Mgg Résultat d'analyse /
extérieures) Sanitaire
Primaires
d'accrochage gris 2éme étage Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Chambre 207
Colles Faience
blanche
(Revétements de murs, 3éme étage Résultat d'analyse /
poteaux, cloisons, Chambre 322, Chambre 321
gaines, coffres)
Enduits de . ,
jointoiement des 3éme étage Résultat d'analyse /
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Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

MATERIAU

CRITERE DE OBSERVATIONS /

LOCALISATION CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS

QUANTITE
(U, ml, m3)

plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des
plaques de platre
(Cloisons séches
(assemblées,
préfabriguées))

Chambre 322

Joints de mastic de
vitrage Joint de
vitrage PVC
(Menuiseries
extérieures)

3éme étage Résultat d'analyse /
Chambre 321

Enduits de
jointoiement des
plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des

plaques de platre sur
gaine technique

(Plafonds)

3éme étage Résultat d'analyse /
Dégagement 2

Plaques souples
bitumineuses
antivibratiles Plague
bitumineuse 1
(Baignoires)

4eme étage - 316
Salle de bains Résultat d'analyse /

4eme étage - 318
Salle de bains, Salle de bains

Peinture sur poteau
métallique
(Poteaux)

4éme étage - 321

Bureau, Bureau Résultat d'analyse /

4éme étage - 322
Bureau

Plaques souples
bitumineuses
antivibratiles Plague
bitumineuse 2
(Baignoires)

4éme étage - 323
Salle de bains Résultat d'analyse /

4eme étage - 331
Salle de bains, Salle de bains

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n’a pu étre menée a son terme :

approfondies. Parties de I'immeuble devant faire I'objet d’investigations complémentaires :

il y a lieu de réaliser des investigations

Réserves

afin de ne pas altérer cette fonction.

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé

Impossibilité de sonder les sorties de conduits en toiture: les relevés d'étanchéité les couvrent completement.

Un échantillonage a été réalisé sur les menuiseries extérieures. Une cartographie compléte reste a réaliser.
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N° : 973057

i 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Il. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur . .
N Observations Voir annexe
d’ordre
Plans ou croquis
Non ANNEXE 2
Autres documents relatifs a la construction
Non /
Documents relatifs aux travaux projetés
Qui ANNEXE 5
Rapports de repérage antérieurs
Non /
IR OBSERVATIONS :
ek , . Sans ]
Intitulé de I'observation QOul NON Objet Observations
Un plan de prévention a ete_reahse avant intervention X 0 0 /
sur site = —
Le batiment était vide d’occupants ] X ] /
Le batiment était vide de meubles || X | | /
Les équipements et installations étaient en services X L | | | /
Les équipements et installations étaient alimentés X | | L /
Le vide sanitaire était visitable X ] ] /
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles
et visitables X O O /

Suite au retour des analyses, des résultats discordants ont été constatés sur les
revétements de murs et plinthes carrelages dans les dégagements. L'hypothéese retenue
est qu'un enduit de rebouchage contenant de I'amiante a été utilisé pour effectuer des
Observations : réparations. Des travaux d'embellissement ayant été refaits depuis rendent impossible la
localisation des enduits de réparation amiantés, par conséquent nous statuons au plus
défavorable et devons considérer qu'un enduit amianté est potentiellement présent en tout
point des dégagements.

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une
fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

Réserves : Impossibilité de sonder les sorties de conduits en toiture: les relevés d'étanchéité les

' couvrent complétement.

Un échantillonage a été réalisé sur les menuiseries extérieures. Une cartographie compléte
reste a réaliser.

Justificatif des écarts a la norme \

Propriétaire :
Administration CTRE REG OEUVRES UNIVERSITAIRES SCOLAI - 135 BOULEVARD DE L EUROPE - 76100
ROUEN

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de ROUEN -
Contrat d’assurance : MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu’au 31 décembre 2023

Opérateur de repérage : Guillaume COCHIN
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N° : 973057

i 14/12/2023
Qual'consu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Certificat de compétence : I.CERT - Parc Edonia - Batiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE
(CPDI 4544)

| Date de réalisation de la mission : le 03/07/2023

| Date de la visite complémentaire : le 28/11/2023

| Date de la visite de reconnaissance : le 03/07/2023
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N° : 973057

i 14/12/2023
Qual'consu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

V. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante des principaux
éléments de la construction dans le cadre des travaux de 'immeuble sis :

Batiment D GREMILLON

Avenue de la Grande Cavée

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de I'immeuble bati : ,

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et
produits devant faire I'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante dans les
éléments de la construction et susceptibles d’étre affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Curage complet du batiment pour réaménagement.
Ref : Gremillon Bat D HSC_Programme-V1

Programme et périmétre de repérage

Locaux et parties

" . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Extérieur Facades Eléments associés a la toiture / Solins ciment

Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Etanchéité de toiture terrasse / Relevés : revétements bitumineux (bandes, 1és.) relevé métallique
Etanchéité de toiture terrasse / forme de pente granuleuse
Etanchéité de toiture terrasse / Isolant
Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse / Relevés : revétements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé

Extérieur Toiture R+1

Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés.) Etanchéité monocouche
Etanchéité de toiture terrasse / film métallisé
Extérieur Toiture R+3 Etanchéité de toiture terrasse / Isolant mousse
Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse / Relevés : revétements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé

Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revétements bitumineux (bandes, 1és.) Etanchéité monocouche
Etanchéité de toiture terrasse / film métallisé
Extérieur Toiture R+4 Etanchéité de toiture terrasse / Isolant mousse
Etanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse / Relevés : revétements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé

Extérieur Toiture sur Etanchéité'de toiture terrasse / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte
sous-sol semi enterré Etanchéité de toiture terrasse / Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés.)

Parois verticales extérieures et facades
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante N° : 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Extérieur Facades

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Peinture sur poteau métallique
Facades lourdes y compris poteaux / Revétements plastiques épais (RPE) RPE marron
Facades lourdes y compris poteaux / Béton désactivé
Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Panneaux panneaux fibreux
Facades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs Projeté sur soubassement
Facades lourdes y compris poteaux / Mur béton
Escalier de secours / Joint d'assemblage du noyau central
Escalier de secours / Enduit ciment en sous-face

Rdc Sanitaire 1

Menuiseries extérieures / Joint de dormant

Rdc Chambre 15

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 14

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 13

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 12

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 11

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 10

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 9

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 8

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 7

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 6

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 5

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 4

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 3

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 2

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 1

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 22

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 21

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 20

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 19

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 18

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 17

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Rdc Chambre 16

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 135

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 134

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 133

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 132

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 131

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

ler étage Chambre 130

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre m

enuiserie et structure
Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 129

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 128

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 127

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 126

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 125

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 124

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

1ler étage Chambre 123

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 122

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 121

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

1ler étage Chambre 120

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 119

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 118

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 117

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 116

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 115

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 114

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 113

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 112

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 111

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 110

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 108

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 107

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 106

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 105

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 104

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 103

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 102

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

ler étage Chambre 101

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
235

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
234

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante N° : 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

2éme étage Chambre
233

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
232

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
231

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
230

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre
229

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Sanitaire

Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Sol / Dalle béton

2éme étage Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

228
2éme étazgze7Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgzeGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme étage Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
225 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
2eme éta292e4Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme éta292e3Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme étaé:];lChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgzeOChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme étaé:]fQChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme éta2gf8Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgle7Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaé:]fGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazngChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme étazgle4Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaé:]f3Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgleZChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaé:]flchambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaé:]fOChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgc?gChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaggSChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

2éme étage Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure

207 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
2éme étazgoeGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étazgcc;:sChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2eme étaé:]oe40hambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2éme étazg§3Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

2éme étage Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

202
2éme étazgc()alchambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta§§5Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:;_:1§4Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3éme étaggschambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:;;]nghambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3éme éta:géalchambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3éme éta:?;OChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:?zegChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3éme éta:?zeSChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:g;?Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:?zeGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3éme éta:?zeSChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:?ze:gChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
seme éta:(;:];lchambre Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC
3éme éta:gZeOChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta??legChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étangChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:gf?Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta??leGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étangChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta??legChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
seme éta??fZChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étagflchambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:gleOChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étaé:]ggChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3&me éta;gOeSChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme éta:?g?Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étaé:]gGChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3&me étaggSChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme étagg 4Chambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

contenant de I’'amiante

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

3eme étage Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

303
seme etaggZChambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3eme etaggfhambre Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/316 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/316

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%e;/iilf Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4em§hztr;1%$(/9316 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/316 Placard

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/317 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/317

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%ea/i:r%]]g Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emcehztrﬁ%$é317 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/318 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/318

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%‘;ﬁ? Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emgh(;tii::%%318 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/319 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/319

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%ea/ii]ég Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emCehztr§%$é319 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/320 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éeme étage/320

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%zliiio Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4eme étage/320 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Chambre
4en]e €tage/321 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Dégagement
4eme etagk];/iiil Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4eme étage/321 Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Loint de vitrage
Chambre
4éeme étage/322 L L. . . s L
Dégagement Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4eme etagk];/iiiz Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emghgt:1\%?é322 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/323 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4éme étage/323 Placard

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/323
Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/323 Salle de
bains

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/326 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éeme étage/326 Placard

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/326
Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/326 Salle de
bains

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/336 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/336

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme eta%(;/ii?;e Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emcehgtmag$é336 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/335 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/335

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Dégagement
4eme etagg)z/ii?;S Salle de Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4emceh§trﬁ%% 335 Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/331 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éeme étage/331 Placard

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/331
Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éeme étage/331 Salle de
bains

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éme étage/334 Bureau

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/334 Placard

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4éeme étage/334
Chambre

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

4eme étage/334 Salle de
bains

Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Parois verticales intérieures

Extérieur Facades

Poteaux / Enduits a base de ciment projeté Lissées
Poteaux / Peinture sur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience jaune extérieure

Sous-sol Escalier

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier

Sous-sol Local Vide
Ordures

Murs et cloisons magonnés / Joints d'assemblage de parpaings

Sous-sol Piece

Poteaux / Enduits a base de ciment entre poteaux et poutres
Murs et cloisons magonnés / Joints d'assemblage de parpaings
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de ciment projeté Talochés

Sous-sol Garage 1

Murs et cloisons magonnés / Enduits de débullage

Sous-sol Garage 2

Murs et cloisons maconnés / Enduits de débullage

Rdc Hall

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre Lissées
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche
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Quoli?;onsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante N° : 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe marbre

Rdc Dégagement 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage a base de ciment

Rdc Sanitaire 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 15

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 14

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 13

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 12

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 11

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 10

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 9

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 8

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 7

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 6

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 5

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 4

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 3

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 2

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 1

Rdc Escalier Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

Rdc Degagement 2 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de

Rdc Cafétéria jointoiement des plagues de platre 2

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de

Rdc Salle de travail jointoiement des plaques de platre 2
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Rdc Sanitaire 2 Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 22

Murs et cloisons magonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs)
Murs et cloisons magonnés / mur béton préfabriqué
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Rdc Chambre 21 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Poteaux / Enduits a base de platre sur cloisons
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technigue)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 20

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 19

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 18

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 17

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Rdc Chambre 16

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative
Rdc Dégagement 3 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre Lissées

Murs et cloisons magonnés / Joints d'assemblage des carreaux de platre du tablier de la baignoire
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes

Rdc/Logement de
fonction Salle de bains

Rdc/Logement de

fonction Placard Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés sur cloisons
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Rdc/Logement de
fonction Chambre 1

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre Lissées sur porteurs

Rdc/Logement de
fonction Cuisine

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Dégagement 1

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre

ler étage Chambre 135

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 134

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 133

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 132

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 131

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 130

Murs et cloisons magonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs)
Murs et cloisons magonnés / mur béton préfabriqué
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 129

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Sanitaire 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle silicone de Plinthe
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de revétement mural

ler étage Chambre 128

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante N° : 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 127

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 126

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 125

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seéches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 124

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 123

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 122

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 121

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 120

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 119

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 118

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 117

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 116

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Dégagement 2

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre

ler étage Sanitaire 3

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 115

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 114

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 113

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 112

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 111

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 110

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre en doublage
Murs et cloisons magonnés / Peinture sur béton (mur extérieur)
Murs et cloisons magonnés / mur béton préfabriqué
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

1ler étage Chambre 109

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

1ler étage Chambre 108

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 107

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 106

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 105

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 104

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
ler étage Chambre 103 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

ler étage Chambre 102

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

1ler étage Chambre 101

ler étage Escalier Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

ler étage Degagement 3 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage a base de platre

2éme etage Dégagement Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

235 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

234 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

233 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

232 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

231 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
230 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
229

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Sanitaire 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de revétement mural

2eme étage Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre

2éme étage Sanitaire

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture résine
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit & base de platre Lissés sur cloisons

2éme étage Chambre
228

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2eme étage Chambre
227

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
226

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
225

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs)

Murs et cloisons magonnés / peinture sur béton (murs extérieurs)

Murs et cloisons magonnés / mur béton préfabriqué
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons maconnés / mur porteur béton

2éme étage Chambre
224

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
223

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
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contenant de I'amiante N°: 973057

y ' 14/12/2023
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

221 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

220 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

219 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

218 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

217 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

216 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative
2éme étage Dégagement Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons magonnés / Enduits & base de platre
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage a base de ciment

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
2éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

215 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)

2éme étage Chambre
214
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
213

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
212

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
211

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2eme étage Chambre
210

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
209

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
208

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
207

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs)
Murs et cloisons magonnés / mur béton préfabriqué
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)

2éme étage Chambre
206

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
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Locaux et parties
d'immeuble concernés
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Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
205

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
204

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
203

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2eme étage Chambre
202

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Chambre
201

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

2éme étage Escalier

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre Lissées

3eme étage Stockage 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

3éme étage Dégagement
1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

3éme étage Chambre
335

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
334

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
333

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
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d'immeuble concernés 9 p 9 p

Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

332 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

331 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

330 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

329 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3eme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

328 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3éme étage Chambre Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture

327 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

326 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
3éme étage Chambre Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture

325 Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
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3éme étage Chambre
323

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
322

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience blanche
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre

3eme étage Chambre
321

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience blanche

3eme étage Chambre
320

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
319

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
318

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
317

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
316

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre Lissées

3éme étage Dégagement
3

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

3éme étage Chambre
315

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
313

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
312

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
311

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
310

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
309

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
308

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
307

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
306

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
305

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

3éme étage Chambre
304

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Chambre
303

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
302

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3eme étage Chambre
301

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

3éme étage Escalier

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier

4éme étage/316 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/316
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/316 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/316
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/316 Placard

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/317 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/317
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/317 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/317
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/318 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éeme étage/318
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/318 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/318
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4éme étage/319 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/319
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/319 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/319
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/320 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éeme étage/320
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éeme étage/320 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/320
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/321 Bureau

Poteaux / Peinture sur poteau métallique

4eme étage/321
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I’'amiante N° : 973057

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/321 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/322 Bureau

Poteaux / Peinture sur poteau métallique

4éme étage/322
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/322 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éeme étage/322
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/323 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/323 Placard

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/323
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/323 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/326 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/326 Placard

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/326
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/326 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/336 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/336
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/336 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/336
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/335 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons maconnés / Enduits a base de platre sur cloisons
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/335
Dégagement

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/335 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/335
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/331 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/331 Placard

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éeme étage/331
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/331 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons maconnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/334 Bureau

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 59 sur 342




Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4éme étage/334 Placard

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4éme étage/334
Chambre

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage/334 Salle de
bains

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison
Murs et cloisons magonnés / Enduits a base de platre sur cloisons
Murs et cloisons magonnés / complexe platre+peinture
Murs et cloisons magonnés / mur porteur béton
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de platre bande et enduit de
jointoiement des plaques de platre (gaine technique)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

4eme étage Palier

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre Lissés+peinture sur condamnation du palier
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives

Plafonds et faux plafonds

Extérieur Facades

Plafonds / Enduits de lissage a base de pléatre Lissés+peinture

Sous-sol Escalier

Plafonds / Peinture sur béton
Poutres et charpentes / Peintures décoratives Peinture sur poutre

Sous-sol Dégagement

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Local Vide
Ordures

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Vide-Sanitaire 1

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Local
Informatique

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Local

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Piece

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Cave

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Vide-Sanitaire 2

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Sous-sol Vide-Sanitaire 3

Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth

Rdc Hall

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés

Rdc Sanitaire 1

Faux plafonds / Panneaux et plagues Panneaux rigides

Rdc Chambre 15

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 14

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 13

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 12

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 11

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Rdc Chambre 10

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 9

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 8

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 7

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 6

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 5

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 4

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 3

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 2

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 1

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Salle de travail

Faux plafonds / Panneaux et plaques

Rdc Chambre 22

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 21

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 20

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 19

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 18

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 17

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc Chambre 16

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Rdc/Logement de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés (couche apparente)
fonction Salle de bains Plafonds / Enduits a base de platre enduit de lissage sur plafond béton
Rdc/Logement de N A -
fonction WC Plafonds / Enduits & base de platre Lissés

Rdc/Logement de
fonction Cuisine

Poutres et charpentes / Enduits a base de platre Lissés sur poutre béton

ler étage Chambre 135

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 134

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 133

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 132

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 131

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 130

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 129

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Sanitaire 1

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 128

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 127

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

ler étage Chambre 126

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 125

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 124

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 123

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 122

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 121

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 120

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 119

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 118

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 117

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 116

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Sanitaire 3

Faux plafonds / Panneaux et plagues Panneaux rigides
Faux plafonds / Panneaux et plagues rigides

1ler étage Chambre 115

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 114

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 113

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 112

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 111

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 110

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 109

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 108

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 107

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 106

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 105

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 104

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 103

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 102

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

ler étage Chambre 101

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

2éme étage Chambre
235

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

2éme étage Chambre
234

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

2éme étage Chambre
233

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

2éme étage Chambre
232

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

2éme étage Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

231
2eme etazgs(?OChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme etag;gChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

2éme étage Sanitaire

Faux plafonds / Panneaux et plagues rigides

2éme étage Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

228
2eme étazgze7Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme éta2g§60hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étangeSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme éta292e4Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étaé:]2e30hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgzelChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme éta§§OChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étaé:]fg(:hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgleSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme éta§f70hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étazg]fGChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgle5Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étagf 4Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgf3Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgleZChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étaé:]flchambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgleOChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étaé:]ggChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étaé:]gSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2eme étazgg7Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étaé:]gGChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étazgoeSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étagg 4Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme éta§]§3Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étazg§20hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
2éme étaé:]glchambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

3eme étage Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

335
3éme éta§§40hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta§§3Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:;;]nghambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3éme étagglchambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:;;]gOChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3éme éta:g;g(:hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3éme éta:?ZeSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta32e7Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:?zeGChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:?ZeSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:§12e3Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:?zeOChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta:glegChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme étangChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3éme éta??f?(:hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta??leGChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

3éme étage Dégagement

Plafonds / Enduits de jointoiement des plaques de platre Bande et enduit de jointoiement des plaques de platre sur

gaine technique

3eme étage Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

315
3eme éta??1e3Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta?(;:]fZChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta??lelChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta??fOChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme éta?(;:]ggChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme étaggSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme étaé:]g?Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3&me éta;gOeGChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3&me étaggSChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3eme étaé:]g 4Chambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
3&me éta§§30hambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
seme étaggZChambre Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I'amiante N°: 973057

" " ; 14/12/2023
Qua:llconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

3eme étage Chambre
301

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/316 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/316

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme eta%e;/iilf Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme étage/316 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/316 Placard

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/317 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/317

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme etagljjzlii]j Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme étage/317 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/318 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/318

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme eta%(;/ii? Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme €tage/318 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/319 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/319

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
deme eta%zlii]ég Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme étage/319 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/320 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/320

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme eta%zs;izso Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme €tage/320 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/321 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/321
Dégagement

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/321 Salle de
bains

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/322 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/322

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme etagbzliiiz Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme étage/322 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/323 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/323 Placard

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4eme étage/323
Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/323 Salle de
bains

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/326 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/326 Placard

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/326
Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/326 Salle de
bains

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/336 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/336

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme etagg)z/ii?f Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme étage/336 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/335 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/335

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Dégagement
4eme eta%(;/ii?;S Salle de Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
4eme €tage/335 Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture
Chambre

4éme étage/331 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/331 Placard

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/331
Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/331 Salle de
bains

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éme étage/334 Bureau

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/334 Placard

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4eme étage/334
Chambre

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

4éeme étage/334 Salle de
bains

Plafonds / Enduits a base de platre Lissés+peinture

Planchers et planchers techniques

Sous-sol Escalier

Revétements de sols / Ragréage rose
Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Sous-sol Local Vide
Ordures

Revétements de sols / Dalle béton

Sous-sol Piece

Revétements de sols / Dalle béton

Rdc Dégagement 1

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

Rdc Sanitaire 1

Revétements de sols / Colles de carrelage
Revétements de sols / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle sous lino

Rdc Chambre 15

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 14

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 13

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris
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Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

Rdc Chambre 12

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 11

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 10

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 9

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 8

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 7

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 6

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 5

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 4

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 3

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 2

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 1

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Escalier

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

Rdc Dégagement 2

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

Rdc Salle de musique

Revétements de sols / Panneaux platreux insonorisants au sol
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de lino

Rdc Sanitaire 2

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle de lino
Revétements de sols / Ragréage rose
Revétements de sols / Peintures de sol Peinture de sol grise

Rdc Chambre 22

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 21

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris
Revétements de sols / Peinture sur béton (murs extérieurs)
Revétements de sols / mur béton préfabriqué

Rdc Chambre 20

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 19

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 18

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 17

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Chambre 16

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc Dégagement 3

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

Rdc/Logement de
fonction Salle de bains

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rouge

Rdc/Logement de
fonction WC

Revétements de sols / Ragréage marron
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Rdc/Logement de
fonction Chambre 1

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile
Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc/Logement de
fonction Chambre 2

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile
Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyle

Revétements de sols / Ragréage gris

Rdc/Logement de
fonction Cuisine

Revétements de sols / Colles de carrelage
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

T ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

ler étage Degagement 1 Revétements de sols / Ragréage rose

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 135 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 134 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 133 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 132 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 131 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
ler étage Chambre 130 Revétements de sols / Ragréage gris
Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 129 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose
Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré
Sol / Dalle béton

ler étage Sanitaire 1

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 128 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 127 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 126 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 125 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 124 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 123 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 122 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 121 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 120 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 119 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 118 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 117 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 116 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

ler étage Dégagement 2 Revétements de sols / Ragréage rose

Revétements de sols / Colles de carrelage

ler etage Sanitaire 3 Revétements de sols / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 115 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 114 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 113 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 112 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 111 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 110 Revétements de sols / Ragréage gris
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

T ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 p 9 p

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 109 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 108 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 107 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 106 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 105 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 104 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

ler étage Chambre 103 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 102 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Ler étage Chambre 101 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

ler étage Escalier Revétements de sols / Ragréage rose

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

ler étage Degagement 3 Revétements de sols / Ragréage rose

2eme étage Dégagement Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Revétements de sols / Ragréage rose

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
235 Revétements de sols / Ragréage gris

2eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
234 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
233 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
232 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
231 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
230 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
229 Revétements de sols / Ragréage gris

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré

2eme étage Sanitaire 1 Sol / Dalle béton

2éme étage Dégagement Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

2éme étage Sanitaire Revétements de sols / Ragréage rose
Sol / Dalle béton

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
228 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
227 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
226 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
225 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
224 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
223 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
221 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
220 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
219 Revétements de sols / Ragréage gris
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

2éme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

218 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
217 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
216 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Dégagement

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

2éme étage Sanitaire 3

Revétements de sols / Colles de carrelage

2éme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

215 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
214 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
213 Revétements de sols / Ragréage gris

2eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
212 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
211 Revétements de sols / Ragréage gris

2eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
210 Revétements de sols / Ragréage gris

2eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
209 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
208 Revétements de sols / Ragréage gris

2eme étage Chambre
207

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris
Revétements de sols / Primaires d'accrochage gris

2eme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

206 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
205 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
204 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
203 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
202 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
201 Revétements de sols / Ragréage gris

2éme étage Escalier

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

3eme étage Stockage 1

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

3eme étage Dégagement

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose

3éme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

335 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
334 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
333 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
332 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
331 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
330 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
329 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
328 Revétements de sols / Ragréage gris
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

contenant de I’'amiante

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

3eme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

327 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
326 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
325 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
323 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
320 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
319 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
318 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
317 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
316 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Dégagement

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Revétements de sols / Ragréage rose

3éme étage Sanitaire 3

Revétements de sols / Colles de carrelage

3eme étage Dégagement

Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Revétements de sols / Ragréage rose

3éme étage Chambre

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

315 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
313 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
312 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
311 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
310 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
309 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
308 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
307 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
306 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
305 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
304 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
303 Revétements de sols / Ragréage gris

3eme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
302 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Chambre Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
301 Revétements de sols / Ragréage gris

3éme étage Escalier

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Revétements de sols / Ragréage rose

4éme étage/316 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/316

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/316 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/316 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

contenant de I’'amiante

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4éme étage/316 Placard

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/317 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/317

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/317 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/317 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/318 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/318

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/318 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/318 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/319 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/319

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/319 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/319 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/320 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/320

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/320 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éeme étage/320 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/321 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris

4éeme étage/321 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/322 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/322 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/322 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/323 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éeme étage/323 Placard

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éeme étage/323

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Chambre Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/323 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/326 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/326 Placard

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/326

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Chambre Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/326 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/336 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris
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Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N°: 973057
14/12/2023

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4eme étage/336

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/336 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/336 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/335 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/335

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Dégagement Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/335 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/335 Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Chambre Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/331 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/331 Placard

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/331

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Chambre Revétements de sols / Ragréage gris
4eme étage/331 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4éme étage/334 Bureau

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/334 Placard

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage/334

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune

Chambre Revétements de sols / Ragréage gris
4éme étage/334 Salle de Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune
bains Revétements de sols / Ragréage gris

4eme étage Palier

Revétements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino
Revétements de sols / Ragréage rose
Revétements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Conduits et accessoires intérieurs

Extérieur Toiture R+3

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeon sur
conduits VMC

Extérieur Toiture R+4

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeon sur
conduits VMC

Sous-sol Dégagement

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Isolant et enveloppe

Sous-sol Local Vide
Ordures

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres
ciment

Sous-sol Vide-Sanitaire 1

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres
ciment (fragments au sol)

Sous-sol Piece

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres
ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / enduit platreux sur conduit fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Isolant et enveloppe

Sous-sol Cave

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Enveloppe et isolant

ler étage Sanitaire 1

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeons sur
conduits VMC

2éme étage Sanitaire

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeons sur
conduits VMC

Equipements divers et accessoires

Extérieur Toiture R+3

Groupe VMC / Tampon antivibration

4éme étage/316 Salle de
bains

Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1

4eéme étage/318 Salle de
bains

Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1
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Qualiconsult 14/12/2023

@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N° : 973057

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

4eme étage/323 Salle de

bains Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2

4éme étage/331 Salle de

bains Baignoires / Plagues souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font 'objet du présent repérage

VI.

TEXTES REGLEMENTAIRES

Code du travail — article R4412-97

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la
protection des marins contre le risque d’inhalation de poussiéres d’amiante

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis

Norme NFX 46-020 — Aolt 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles béatis — Mission et méthodologie
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N° : 973057

i 14/12/2023
Qual'consu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Vil. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d’ordre

Dans le cadre d’'une mission de repérage avant réalisation de travaux, le donneur d’ordre doit communiquer a QUALICONSULT IMMOBILIER le
programme détaillé des travaux les plans du batiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmétre de I'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de
repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélevements a analyser. Le nombre d’investigations
approfondies, de sondages, de prélévements et d'analyses a effectuer ne peut pas étre déterminé avant 'achévement de la mission de repérage.

Le donneur d’ordre a la responsabilité de fournir a QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d’accés pour le bon déroulement de sa mission
et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de
tous les instruments d’accés nécessaires.

Le donneur d’ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit étre réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si
nécessaire, pour accéder a certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, a la demande de l'opérateur de repérage, les
dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requiérent ;

Le donneur d’ordre est tenu :
e de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmétre et le programme de repérage proposés ;
. de fournir les moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme
élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions d’utilisation ;
e de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par I'opérateur de
repérage ;
e dinformer I'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement a ces obligations, aucune réclamation ne pourra étre portée par le donneur d’ordre dans I’hypothése ou ce rapport
venait a étre incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :
Dans un premier temps, 'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de I'immeuble ; pour cela, il recherche des zones
présentant des similitudes d'ouvrage
Dans un second temps, il :

e recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;

. repére les matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante ;

. conclut sur la présence ou I'absence d’amiante.
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature,
localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des préléevements et des sondages au
sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre
parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En
cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément a I'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que
des revétements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n‘aient pas été détectés car masqués par un autre revétement qu'il aura été
impossible d’arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revétements
étant encore en place.

3. Phase prélévement et analyse d’échantillons

Chaque prélevement a été réalisé avec un outil adapté a la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur
lequel ont été portées les indications nécessaires a son identification. Afin d’éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement
nettoyé a l'aide de lingettes humides entre chaque prélévement.

Les préléevements feront I'objet si besoin d’une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029.
Les méthodes de prélévements et d’analyses appliquées sont conformes au programme d’accréditation des laboratoires n°144 « Essais
concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau a analyser, les techniques d’analyses appliquées sont les suivantes :

e La microscopie optique a lumiére polarisée (MOLP)

e La microscopie électronique a transmission analytique (META).
Ces techniques d’analyses sont prescrites dans I'annexe de l'arrété du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant a
l'identification d’amiante dans les matériaux et produits
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

T ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

VIIIl. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques
Facades, Toiture R+1, Toiture / /
Extérieur R+3, Toiture R+4, Toiture sur

sous-sol semi enterré

Escalier, Dégagement, Local Vide
Ordures, Vide-Sanitaire 1, Local / /
Sous-sol Informatique, Local, Piéce, Cave,
Vide-Sanitaire 2, Vide-Sanitaire 3,
Garage 1, Garage 2

Hall, Dégagement 1, Sanitaire 1,
Chambre 15, Chambre 14,
Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10,

Chambre 9, Chambre 8, Chambre
7, Chambre 6, Chambre 5,
Chambre 4, Chambre 3, Chambre

2, Chambre 1, Escalier, / /

Dégagement 2, Salle de musique,

Cafétéria, Salle de travalil,
Sanitaire 2, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 20,
Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16,
Bureau Personnel, Placard, Piece
de stockage, Dégagement 3

Rdc

Dégagement, Salle de bains, WC, / /
Placard, Chambre 1, Chambre 2,
Cuisine, Séjour

Rdc - Logement de
fonction

Stockage 1, Dégagement 1,
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 129, Sanitaire 1,
Stockage 2, Sanitaire, Chambre
128, Chambre 127, Chambre
126, Chambre 125, Chambre
124, Chambre 123, Chambre
122, Chambre 121, Chambre
120, Chambre 119, Chambre / /
118, Chambre 117, Chambre
116, Dégagement 2, Sanitaire 3,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101, Escalier,
Dégagement 3

ler étage

Stockage 1, Dégagement 1,
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Sanitaire 1,
Stockage 2, Dégagement 2,
Sanitaire, Chambre 228,
2éme étage Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 222,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Dégagement 3, Sanitaire 3,
Chambre 215, Chambre 214,
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Etage

Locaux visités Zones non accessibles

Remarques

Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 206,
Chambre 205, Chambre 204,
Chambre 203, Chambre 202,
Chambre 201, Escalier

3éme étage

Stockage 1, Dégagement 1,
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Sanitaire 1,
Stockage 2, Sanitaire 2, Chambre
328, Chambre 327, Chambre
326, Chambre 325, Chambre
324, Chambre 323, Chambre
322, Chambre 321, Chambre
320, Chambre 319, Chambre /
318, Chambre 317, Chambre
316, Dégagement 2, Sanitaire 3,
Dégagement 3, Chambre 315,
Chambre 314, Chambre 313,
Chambre 312, Chambre 311,
Chambre 310, Chambre 309,
Chambre 308, Chambre 307,
Chambre 306, Chambre 305,
Chambre 304, Chambre 303,
Chambre 302, Chambre 301,

Escalier
. . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 316 bains, Chambre, Placard
N . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 317 bains, Chambre
. . ) Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 318 bains, Chambre
. . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 319 bains, Chambre
N . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 320 bains, Chambre
. . ) Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 321 bains, Chambre
. . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 322 bains, Chambre
. . Bureau, Placard, Chambre, Salle / /
4eme étage - 323 de bains
4éme étage - 326 Bureau, Placard, C_Zhambre, Salle / /
de bains
. . Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 336 bains, Chambre
. . ) Bureau, Dégagement, Salle de / /
4eme étage - 335 bains, Chambre
Jéme étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle / /
9 de bains
4éme étage - 334 Bureau, Placard, C_Zhambre, Salle / /
de bains
4eme étage Palier ! /
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Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

2. Liste des matériaux et produits contenant de I’amiante

Localisation - ZPSO Composant Partie de composant Critere de conclusion

Exterieur Poteaux Enduits a b,ase d? ciment Résultat d'analyse P198
Facades projeté Lissées

—Ii);t(;e:diusr Poteaux Peinture sur béton Résultat d'analyse P199
Extérieur . . Résultat d'analyse P269, Résultat

Escalier de secours Enduit ciment en sous-face .
Facades, Facades d'analyse P271

Exterieur Escalier de secours Joint d'assemblage du noyau Résultat d'analyse P272
Facades central

Sous-sol N

=== Revétements de murs, . \ .
ESRC(?:;eI’ poteaux, cloisons, gaines, Peinture blanche Resultatg::glyss: 52115 Reésultat
Hall, Hall coffres g

Sous-sol Conduits de fluides (air, eau,

Local Vide Ordures, Piéce

vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Conduit de ventilation /
aération Fibres ciment

Résultat d'analyse P2, Résultat
d'analyse P3

Sous-sol
Vide-Sanitaire 1

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Conduit de ventilation /
aération Fibres ciment
(fragments au sol)

Résultat d'analyse P1

Sous-sol Poteaux Enduits a base de ciment entre Résultat d'analyse P5, Résultat
Piece, Piece poteaux et poutres d'analyse P6
Rdc Revétements de murs, _ )
Hall poteaux, cloisons, gaines, Colles Plinthe marbre Résultat d'analyse P267
coffres
Rdc
Slz?lgtlge; Revétements de sols Colles de carrelage Résultat d'analyse P79
Sanitaire 3
2eme étage Revétements de murs,

Dégagement 3

poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Résultat d'analyse P241

Lalocalisation des prélévements sont a retrouver dans I'"ANNEXE 1 - |la fiche de cotation et d'indentification

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Localisation - ZPSO Composant Partie de composant Critere de conclusion
Exterieur Plafonds Endul}s de_hsgage a base de Résultat d'analyse P94
Facades platre Lissés+peinture
Extérieur Facades légéres, murs
= rideaux, bardages, panneaux Peinture sur poteau métallique Résultat d'analyse P95
Facades -
sandwich
Extérieur Facades lourdes y compris Revétements plastiques épais Résultat d'analyse P96, Résultat
Facades, Facades poteaux (RPE) RPE marron d'analyse P201
Extérieur Facades lourdes y compris Béton désactive Résultat d'analyse P97, Résultat
Facades, Facades poteaux d'analyse P203

Facades légéres, murs

Extérieur rideaux, bardages, panneaux Panneaux panneaux fibreux Résultat d'analyse P98
Facades .
sandwich
Extérieur Facades lourdes y compris Enduits extérieurs Projeté sur Résultat d'analyse P99, Résultat
Facades, Facades poteaux soubassement d'analyse P204
Extérieur Facades lourdes y compris . Résultat d'analyse P100, Résultat
Mur béton .
Facades, Facades poteaux d'analyse P202
Extérieur Eléments associés a la toiture Solins ciment Résultat d'analyse P200
Facades
Extérieur Enduits a base de ciment . \
Facades Poteaux projeté Lissées Résultat d'analyse P250
Extérieur Revétements de murs, Colles Faience jaune
m poteaux, cloisons, gaines, extérieure Résultat d'analyse P251
coffres
Exterieur Escalier de secours Joint d'assemblage du noyau Résultat d'analyse P270
Facades central
Extérieur

Toiture R+1, Toiture R+1

Etanchéité de toiture terrasse

Parties planes ou relevés :
complexes asphaltés

Résultat d'analyse P47, Résultat
d'analyse P49

Extérieur
Toiture R+1

Etanchéité de toiture terrasse

Relevés : revétements
bitumineux (bandes, Iés.)
relevé métalliqgue

Résultat d'analyse P48
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M Etanchéité de toiture terrasse forme de pente granuleuse Résultat d'analyse P50
Toiture R+1

M Etanchéité de toiture terrasse Isolant Résultat d'analyse P51
Toiture R+1

Extérieur Résultat d'analyse P52, Résultat

Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture
R+3, Toiture R+3, Toiture R+4,
Toiture R+4

Etanchéité de toiture terrasse

Parties planes : pare-vapeur

d'analyse P35, Résultat d'analyse P39,
Résultat d'analyse P45, Résultat
d'analyse P30

Extérieur
Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture
R+3, Toiture R+4

Etanchéité de toiture terrasse

Relevés : revétements
bitumineux (bandes, Iés.)
relevé métallisé

Résultat d'analyse P53, Résultat
d'analyse P31, Résultat d'analyse P40

. M . Conduits de’ qu@es (air, eau, Joints entre éléments Joint Résultat d'analyse P26, Résultat
Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture vapeur, fumée, échappement, A B ,
: badigeon sur conduits VMC d'analyse P41
R+4 autres fluides)
Extérieur Parties planes : revétements Résultat d'analyse P32, Résultat

Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture
R+3, Toiture R+4, Toiture R+4

Etanchéité de toiture terrasse

bitumineux (bandes, Iés.)
Etanchéité monocouche

d'analyse P36, Résultat d'analyse P42,
Résultat d'analyse P27

Extérieur
Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture
R+3, Toiture R+4, Toiture R+4

Etanchéité de toiture terrasse

film métallisé

Résultat d'analyse P33, Résultat
d'analyse P37, Résultat d'analyse P43,
Résultat d'analyse P28

Extérieur
Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture
R+3, Toiture R+4, Toiture R+4

Etanchéité de toiture terrasse

Isolant mousse

Résultat d'analyse P34, Résultat
d'analyse P38, Résultat d'analyse P44,
Résultat d'analyse P29

Extérieur L . ,
Toiture R+3 Groupe VMC Tampon antivibration Résultat d'analyse P46
Extérieur Parties planes ou relevés :

Toiture sur sous-sol semi enterré,
Toiture sur sous-sol semi enterré

Etanchéité de toiture terrasse

complexes asphaltés
Etanchéité asphalte

Résultat d'analyse P207, Résultat
d'analyse P208

. Extérieur . Etanchéité de toiture terrasse 'Rele_ves - revetements Résultat d'analyse P209
Toiture sur sous-sol semi enterré bitumineux (bandes, Iés.)
Sous-sol
Escalier
Rdc

Dégagement 1, Escalier,
Dégagement 2, Sanitaire 2,
Dégagement 3
ler étage
Dégagement 1, Sanitaire 1,
Dégagement 2, Escalier,
Dégagement 3
2eme étage
Dégagement 1, Dégagement 2,
Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3,
Escalier, Escalier
3éme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement 3,
Escalier
4éme étage
Palier

Revétements de sols

Ragréage rose

Résultat d'analyse P14, Résultat
d'analyse P21, Résultat d'analyse P92,
Résultat d'analyse P88, Résultat
d'analyse P129, Résultat d'analyse
P176, Résultat d'analyse P184
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Sous-sol
Escalier, Escalier
Rdc
Dégagement 1, Dégagement 1,
Escalier, Dégagement 2,
Dégagement 3
Rdc - Logement de fonction
Salle de bains, WC, Chambre 1,
Chambre 2
ler étage
Dégagement 1, Sanitaire 1, Sanitaire
1, Dégagement 2, Escalier,
Dégagement 3
2éme étage
Dégagement 1, Dégagement 2,
Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3,
Escalier, Escalier
3eme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement 3,
Escalier
4éme étage
Palier, Palier

Revétements de sols

Colles non bitumineuses colle
jaune sous lino

Résultat d'analyse P15, Résultat
d'analyse P91, Résultat d'analyse P20,
Résultat d'analyse P222, Résultat
d'analyse P216, Résultat d'analyse
P211, Résultat d'analyse P218,
Résultat d'analyse P128, Résultat
d'analyse P175, Résultat d'analyse
P183

Sous-sol
Escalier

Plafonds

Peinture sur béton

Résultat d'analyse P16

Sous-sol
Escalier

Poutres et charpentes

Peintures décoratives Peinture
sur poutre

Résultat d'analyse P234

Sous-sol
Escalier
Rdc
Hall
2éme étage
Escalier

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Peinture blanche

Résultat d'analyse P235, Résultat
d'analyse P186

Sous-sol
Escalier
Rdc
Escalier
ler étage
Escalier
2éme étage
Escalier, Escalier
3eme étage
Escalier
4eme étage
Palier

Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)

Enduit a base de platre
Lissés+peinture sur
condamnation du palier

Résultat d'analyse P93, Résultat
d'analyse P185

Sous-sol
Dégagement, Piece, Piece

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Calorifuges Isolant et
enveloppe

Résultat d'analyse P11, Résultat
d'analyse P12

Sous-sol
Dégagement, Local Vide Ordures,
Vide-Sanitaire 1, Local Informatique,
Local, Piéce, Cave, Vide-Sanitaire 2,
Vide-Sanitaire 3

Plafonds

Panneaux collés vissés ou
cloués Bois/ciment type
fibralyth

Résultat d'analyse P13

Sous-sol
Local Vide Ordures, Local Vide

Murs et cloisons magonnés

Joints d'assemblage de

Résultat d'analyse P7, Résultat

Ordures, Piece

Ordures, Piéce parpaings d'analyse P8
Sous-sol . , .
Local Vide Ordures, Local Vide Revétements de sols Dalle béton Résultat d'analyse P9, Résultat

d'analyse P10

Sous-sol
Piece

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

enduit platreux sur conduit
fibres-ciment

Résultat d'analyse P4

Sous-sol
Piece

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de ciment
projeté Talochés

Résultat d'analyse P233

Sous-sol
Cave

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Calorifuges Enveloppe et
isolant

Résultat d'analyse P232

Sous-sol
Garage 1, Garage 2

Murs et cloisons magonnés

Enduits de débullage

Résultat d'analyse P273
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Rdc
Hall, Dégagement 3
2éme étage
Escalier, Escalier
3éme étage
Dégagement 2

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de platre
Lissées

Résultat d'analyse P18, Résultat
d'analyse P263, Résultat d'analyse
P210, Résultat d'analyse P255

Rdc
Hall

Rdc - Logement de fonction
WC

Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés

Résultat d'analyse P19, Résultat
d'analyse P217

Rdc
Hall

Revétements de sols

Colles de carrelage Colle de
dalles marbre

Résultat d'analyse P268

Rdc
Dégagement 1, Dégagement 2,
Dégagement 3
ler étage
Dégagement 1, Dégagement 2,
Dégagement 3
2éme étage
Dégagement 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement 3
3eme étage
Stockage 1, Dégagement 1,
Dégagement 2, Dégagement 3,
Dégagement 3
4éme étage
Palier

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Peinture décoratives

Résultat d'analyse P236, Résultat
d'analyse P257, Résultat d'analyse
P256

Rdc
Dégagement 1
ler étage
Dégagement 1, Dégagement 2
2eme étage
Dégagement 2, Dégagement 3

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de platre

Résultat d'analyse P262, Résultat
d'analyse P261, Résultat d'analyse
P260, Résultat d'analyse P258,
Résultat d'analyse P259

Rdc
Dégagement 1
2eme étage
Dégagement 3

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Plinthe carrelage a base
de ciment

Résultat d'analyse P266, Résultat
d'analyse P264

Rdc
Sanitaire 1
Rdc - Logement de fonction
Salle de bains

ler étage
Sanitaire 3, Sanitaire 3

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Peinture décoratives
Goulttelettes

Résultat d'analyse P80, Résultat
d'analyse P226, Résultat d'analyse
P136

Rdc
Sanitaire 1

ler étage
Sanitaire 3, Sanitaire 3

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Plinthe carrelage

Résultat d'analyse P81, Résultat
d'analyse P138

Rdc
Sanitaire 1

ler étage
Sanitaire 3, Sanitaire 3

Revétements de sols

Peintures de sol Peinture grise
sur carrelage

Résultat d'analyse P82, Résultat
d'analyse P141

Rdc
Sanitaire 1

ler étage
Sanitaire 3

Faux plafonds

Panneaux et plaques
Panneaux rigides

Résultat d'analyse P83

Rdc
Sanitaire 1

Menuiseries extérieures

Joint de dormant

Résultat d'analyse P84

Rdc
Sanitaire 1

Revétements de sols

Colles non bitumineuses Colle
sous lino

Résultat d'analyse P85
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Rdc
Sanitaire 1, Chambre 15, Chambre
14, Chambre 13, Chambre 12,
Chambre 11, Chambre 10, Chambre
9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre
6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre
3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre
22, Chambre 21, Chambre 21,
Chambre 20, Chambre 19, Chambre
18, Chambre 17, Chambre 16
Rdc - Logement de fonction
Salle de bains, Cuisine
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Sanitaire 3, Sanitaire 3, Chambre
115, Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,
Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eéme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

4éme étage - 320

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Faience

Résultat d'analyse P86, Résultat
d'analyse P62, Résultat d'analyse P77,
Résultat d'analyse P225, Résultat
d'analyse P229, Résultat d'analyse
P127, Résultat d'analyse P142,
Résultat d'analyse P112, Résultat
d'analyse P169, Résultat d'analyse
P157
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QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Sanitaire 1
Rdc - Logement de fonction
Cuisine Résultat d'analyse P237, Résultat
ler étage d'analyse P231, Résultat d'analyse
Sanitaire 3 P139, Résultat d'analyse P242,
2éme étage Résultat d'analyse P244
Sanitaire 3
3eme étage
Sanitaire 3

Revétements de sols Colles de carrelage
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Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4éeme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colle jaune de Plinthe bois

Résultat d'analyse P54, Résultat
d'analyse P73, Résultat d'analyse
P111, Résultat d'analyse P145,
Résultat d'analyse P161




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4éeme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

peinture sur cloison

Résultat d'analyse P55, Résultat
d'analyse P74, Résultat d'analyse
P109, Résultat d'analyse P146,
Résultat d'analyse P162




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 20, Chambre
19, Chambre 18, Chambre 17,
Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4éeme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de platre sur
cloisons

Résultat d'analyse P56, Résultat
d'analyse P110, Résultat d'analyse
P147, Résultat d'analyse P163




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éeme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de

Murs et cloisons magonnés

complexe platre+peinture

Résultat d'analyse P57, Résultat
d'analyse P71, Résultat d'analyse
P117, Résultat d'analyse P106,
Résultat d'analyse P152, Résultat
d'analyse P173




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Sanitaire 3, Chambre
115, Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éeme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de

Murs et cloisons magonnés

mur porteur béton

Résultat d'analyse P58, Résultat
d'analyse P72, Résultat d'analyse
P118, Résultat d'analyse P137,
Résultat d'analyse P107, Résultat
d'analyse P153, Résultat d'analyse
P174




Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,
Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

Revétements de sols

Colles non bitumineuses Colle
jaune

Résultat d'analyse P59, Résultat
d'analyse P22, Résultat d'analyse P65,
Résultat d'analyse P115, Résultat
d'analyse P125, Résultat d'analyse
P101, Résultat d'analyse P113,
Résultat d'analyse P159, Résultat
d'analyse P170, Résultat d'analyse
P143, Résultat d'analyse P155




Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
Rdc - Logement de fonction
Chambre 1, Chambre 1, Chambre 2
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 130,
Chambre 129, Chambre 128,
Chambre 127, Chambre 126,
Chambre 125, Chambre 124,
Chambre 123, Chambre 122,
Chambre 121, Chambre 120,
Chambre 119, Chambre 118,
Chambre 117, Chambre 116,
Chambre 115, Chambre 114,
Chambre 113, Chambre 112,
Chambre 111, Chambre 110,
Chambre 109, Chambre 109,
Chambre 108, Chambre 107,
Chambre 106, Chambre 105,
Chambre 104, Chambre 103,
Chambre 102, Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 225, Chambre 224,
Chambre 223, Chambre 221,
Chambre 220, Chambre 219,
Chambre 218, Chambre 217,
Chambre 216, Chambre 215,
Chambre 214, Chambre 213,
Chambre 212, Chambre 211,
Chambre 210, Chambre 209,
Chambre 208, Chambre 207,
Chambre 207, Chambre 206,
Chambre 205, Chambre 204,
Chambre 203, Chambre 202,
Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de

Revétements de sols

Ragréage gris

Résultat d'analyse P60, Résultat
d'analyse P23, Résultat d'analyse P66,
Résultat d'analyse P220, Résultat
d'analyse P221, Résultat d'analyse
P116, Résultat d'analyse P126,
Résultat d'analyse P102, Résultat
d'analyse P114, Résultat d'analyse
P160, Résultat d'analyse P171,
Résultat d'analyse P156




Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eéme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

4éme étage - 321

Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement des
plagues de platre bande et
enduit de jointoiement des
plaques de platre (gaine
technique)

Résultat d'analyse P61, Résultat
d'analyse P78, Résultat d'analyse
P158, Résultat d'analyse P172




Quoliﬁbhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Sanitaire 1, Chambre 128, Chambre
127, Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 109,
Chambre 109, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3éme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4éeme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4eme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de

Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés+peinture

Résultat d'analyse P63, Résultat
d'analyse P76, Résultat d'analyse
P108, Résultat d'analyse P124,
Résultat d'analyse P134, Résultat
d'analyse P154, Résultat d'analyse
P168, Résultat d'analyse P205,
Résultat d'analyse P206




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Chambre 15, Chambre 14, Chambre
13, Chambre 12, Chambre 11,
Chambre 10, Chambre 9, Chambre
8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre
5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre
2, Chambre 1, Chambre 22,
Chambre 21, Chambre 21, Chambre
20, Chambre 19, Chambre 18,
Chambre 17, Chambre 16
ler étage
Chambre 135, Chambre 134,
Chambre 133, Chambre 132,
Chambre 131, Chambre 130,
Chambre 130, Chambre 129,
Chambre 128, Chambre 127,
Chambre 126, Chambre 125,
Chambre 124, Chambre 123,
Chambre 122, Chambre 121,
Chambre 120, Chambre 119,
Chambre 118, Chambre 117,
Chambre 116, Chambre 115,
Chambre 114, Chambre 113,
Chambre 112, Chambre 111,
Chambre 110, Chambre 108,
Chambre 107, Chambre 106,
Chambre 105, Chambre 104,
Chambre 103, Chambre 102,
Chambre 101
2éme étage
Chambre 235, Chambre 234,
Chambre 233, Chambre 232,
Chambre 231, Chambre 230,
Chambre 229, Chambre 228,
Chambre 227, Chambre 226,
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 224, Chambre 223,
Chambre 221, Chambre 220,
Chambre 219, Chambre 218,
Chambre 217, Chambre 216,
Chambre 215, Chambre 214,
Chambre 213, Chambre 212,
Chambre 211, Chambre 210,
Chambre 209, Chambre 208,
Chambre 207, Chambre 207,
Chambre 206, Chambre 205,
Chambre 204, Chambre 203,
Chambre 202, Chambre 201
3eme étage
Chambre 335, Chambre 334,
Chambre 333, Chambre 332,
Chambre 331, Chambre 330,
Chambre 329, Chambre 328,
Chambre 327, Chambre 326,
Chambre 325, Chambre 323,
Chambre 320, Chambre 319,
Chambre 318, Chambre 317,
Chambre 316, Chambre 315,
Chambre 313, Chambre 312,
Chambre 311, Chambre 310,
Chambre 309, Chambre 308,
Chambre 307, Chambre 306,
Chambre 305, Chambre 304,
Chambre 303, Chambre 302,
Chambre 301
4eme étage - 316
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre, Placard
4éeme étage - 317
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 318
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4eme étage - 319
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre
4éeme étage - 320
Bureau, Dégagement, Salle de
bains, Chambre

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité entre
menuiserie et structure

Résultat d'analyse P64, Résultat
d'analyse P69, Résultat d'analyse
P119, Résultat d'analyse P148,
Résultat d'analyse P166




Quoﬁﬁéhsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Rdc
Dégagement 2, Dégagement 3
ler étage
Dégagement 1, Dégagement 2
3eme étage
Dégagement 2

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Résultat d'analyse P238, Résultat
d'analyse P240, Résultat d'analyse
P239, Résultat d'analyse P243

Rdc
Salle de musique

Revétements de sols

Panneaux platreux
insonorisants au sol

Résultat d'analyse P253

Rdc
Salle de musique

Revétements de sols

Colles non bitumineuses Colle
jaune de lino

Résultat d'analyse P254

Rdc
Cafétéria, Salle de travalil

Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement des

plaques de platre Bande et

enduit de jointoiement des
plagues de platre 2

Résultat d'analyse P123, Résultat
d'analyse P121

Rdc . .
Salle de travail Faux plafonds Panneaux et plaques Résultat d'analyse P122
R—d(.: Revétements de sols Colles non bltumlneuses Colle Résultat d'analyse P87
Sanitaire 2 de lino
R—d(.: Revétements de sols Peintures de SO.I Peinture de Résultat d'analyse P89
Sanitaire 2 sol grise
Rdc Cloisons séches (assemblées, Enduit a base de platre p ,
Sanitaire 2 préfabriquées) Lissés+peinture Résultat d'analyse P90
Rdc
Chambre 21
ler étage . . Résultat d'analyse P24, Résultat
Chambre 130, Chambre 109 Murs et cloisons magonnés Peinture sgr_beton (murs d'analyse P150, Résultat d'analyse
N . extérieurs)
2eme étage P164

Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 207, Chambre 207

Rdc
Chambre 21

Revétements de sols

Peinture sur béton (murs
extérieurs)

Résultat d'analyse P67

Rdc
Chambre 21
ler étage

Chambre 130, Chambre 109,

Chambre 109

2éme étage
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 207, Chambre 207

Murs et cloisons magonnés

mur béton préfabriqué

Résultat d'analyse P25, Résultat
d'analyse P105, Résultat d'analyse
P151, Résultat d'analyse P165

Rdc
Chambre 21

Revétements de sols

mur béton préfabriqué

Résultat d'analyse P68

Rdc
Chambre 21
ler étage
Chambre 130
2éme étage
Chambre 225, Chambre 225,
Chambre 207

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité entre
menuiserie et structure Joint
mousse entre menuiserie et

structure

Résultat d'analyse P70, Résultat
d'analyse P149, Résultat d'analyse
P167

Rdc
Chambre 21

Poteaux

Enduits a base de platre sur
cloisons

Résultat d'analyse P75

Rdc - Logement de fonction
Salle de bains

Revétements de sols

Ragréage rouge

Résultat d'analyse P223

Rdc - Logement de fonction
Salle de bains

Murs et cloisons magonnés

Joints d'assemblage des
carreaux de platre du tablier de
la baignoire

Résultat d'analyse P224

Rdc - Logement de fonction
Salle de bains

Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés (couche apparente)

Résultat d'analyse P227

Rdc - Logement de fonction
Salle de bains

Plafonds

Enduits a base de platre enduit
de lissage sur plafond béton

Résultat d'analyse P228

Rdc - Logement de fonction
wC

Revétements de sols

Ragréage marron

Résultat d'analyse P215

Rdc - Logement de fonction
Placard

2éme étage
Sanitaire

Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Enduit a base de platre Lissés
sur cloisons

Résultat d'analyse P214, Résultat
d'analyse P178

Rdc - Logement de fonction
Chambre 1, Chambre 2

Revétements de sols

Colles non bitumineuses Colle
jaune de dalles de sol souples
vynile

Résultat d'analyse P212

Rdc - Logement de fonction
Chambre 1

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de platre
Lissées sur porteurs

Résultat d'analyse P213
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Rdc - Logement de fonction
Chambre 2

Revétements de sols

Colles non bitumineuses Colle
jaune de dalles de sol souples
vinyle

Résultat d'analyse P219

Rdc - Logement de fonction
Cuisine

Poutres et charpentes

Enduits a base de platre
Lissés sur poutre béton

Résultat d'analyse P230

ler étage
Chambre 130
2éme étage
Chambre 207

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité entre
menuiserie et structure Joints
mousse entre menuiserie et
structure

Résultat d'analyse P120

ler étage
Sanitaire 1

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colle silicone de Plinthe

Résultat d'analyse P130

ler étage
Sanitaire 1
2éme étage
Sanitaire 1, Sanitaire 1

Revétements de sols

Colles non bitumineuses colle
jaune sous lino marbré

Résultat d'analyse P131, Résultat
d'analyse P187

ler étage
Sanitaire 1
2éme étage
Sanitaire 1, Sanitaire 1, Sanitaire,
Sanitaire

Sol

Dalle béton

Résultat d'analyse P132, Résultat
d'analyse P181, Résultat d'analyse
P188

ler étage
Sanitaire 1
2éme étage
Sanitaire 1, Sanitaire 1

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colle jaune de revétement
mural

Résultat d'analyse P133, Résultat
d'analyse P189

ler étage
Sanitaire 1
2éme étage
Sanitaire, Sanitaire

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Joints entre éléments Joint
badigeons sur conduits VMC

Résultat d'analyse P135, Résultat
d'analyse P182

ler étage
Sanitaire 3
2éme étage

Sanitaire

Faux plafonds

Panneaux et plaques rigides

Résultat d'analyse P140, Résultat
d'analyse P179

ler étage
Chambre 109

Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement des

plaques de platre Bande et

enduit de jointoiement des
plaques de platre en doublage

Résultat d'analyse P103

ler etage Murs et cloisons magonnés Peinture sgr_beton (mur Résultat d'analyse P104
Chambre 109 extérieur)
ler étage Revétements de murs, Colles Plinthe carrelage a base

Dégagement 3

poteaux, cloisons, gaines,
coffres

de platre

Résultat d'analyse P265

Revétements de murs,

22";&?;?,3 € poteaux, cloisons, gaines, peinture résine Résultat d'analyse P177
coffres

_Q_Zesn;ﬁite;ier\e = Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Résultat d'analyse P180

Cz—g_r?;nmeb?;azoeY Revétements de sols Primaires d'accrochage gris Résultat d'analyse P144

3éme étage Revétements de murs, Résultat d'analyse P194, Résultat

Chambre 322, Chambre 321

poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Faience blanche

d'analyse P190

3éme étage
Chambre 322

Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement des

plaques de platre Bande et

enduit de jointoiement des
plaques de platre

Résultat d'analyse P195

3éme étage
Chambre 321

Menuiseries extérieures

Joints de mastic de vitrage
Joint de vitrage PVC

Résultat d'analyse P191

3eme étage

Enduits de jointoiement des
plaques de platre Bande et

- Plafonds enduit de jointoiement des Résultat d'analyse P197
Dégagement 2 ~ A
plagues de pléatre sur gaine
technigue

4eme étage - 316 Plaques souples bitumineuses

Salle de bains Baignoires q antivibrgtiles Plague Résultat d'analyse P246, Résultat
4éme étage - 318 9 Dt o 1q d'analyse P247

Salle de bains, Salle de bains

4éme étage - 321

Bureau, Bureau . et Résultat d'analyse P196, Résultat

Poteaux Peinture sur poteau métallique

4eme étage - 322
Bureau

d'analyse P192
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4éeme étage - 323
Salle de bains
4eme étage - 331
Salle de bains, Salle de bains

Plaques souples bitumineuses
Baignoires antivibratiles Plaque
bitumineuse 2

Résultat d'analyse P248, Résultat
d'analyse P249

La localisation des prélévements sont a retrouver dans I'"ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification
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IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans
un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant
de 'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants
dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut,
I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux
situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires.
D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements
pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’empoussiérement important,
habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus
graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene, ses
usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’'interventions
mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de
conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus
tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en
particulier étre certifiées dans les conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1° juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1°" juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr)
et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des
gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 97 sur 342


http://www.inrs.fr/

i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

i : 14/12/2023
Quall;onsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout
risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de "lamiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L.
541-2 du code de I'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise
les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussiéres.
lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le
volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1° janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...)
sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues
aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par '’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a I'adresse
suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le
site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité d’une filiére
d’élimination des déchets.
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Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y
déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante,
ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
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N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélevement | la construction composant prélevement d'amiante n° n° Interprétation
Conduits de Con_dw_t de
fluides (air, eau ventilation /

P1 03/07/2023 vapeur, fumée, aeration Fibres Vide-Sanitaire 1 - Positif / Photo /
. ciment Sous-sol P1
échappement,

. (fragments au
autres fluides)
sol)
ﬂu(i;(;nsd(lgitrs’ gzu, \S:e%r:i(lj:tiitoﬂe/ Local Vide Ordures Photo

P2 03/07/2023 vapeur, fumée, P . Positif / /
. aération Fibres - Sous-sol P2
échappement, .

. ciment
autres fluides)
(_Zondw_ts de Conduit de
fluides (air, eau, ventilation / Photo

P3 03/07/2023 vapeur, fumée, P . Piéce - Sous-sol Positif / /
. aération Fibres P3
échappement, .

. ciment
autres fluides)
Conduits de
fluides (air, eau, enduit platreux Photo

P4 03/07/2023 vapeur, fumée, sur conduit Piéce - Sous-sol Négatif / P4 /
échappement, fibres-ciment
autres fluides)

Enduits a base
P5 03/07/2023 Poteaux de ciment entre Piece - Sous-sol Positif / Photo /
poteaux et P5
poutres
Enduits a base
P6 03/07/2023 Poteaux de ciment entre Piece - Sous-sol Positif / Photo /
poteaux et P6
poutres
Murs et Joints Photo
P7 03/07/2023 cloisons d'assemblage de Piéce - Sous-sol Négatif / p7 /
macgonnés parpaings
Murs et Joints ;
; , Local Vide Ordures S Photo

P8 03/07/2023 cloisons d'assemblage de - Sous-sol Negatif / P8 /

maconnés parpaings

P9 03/07/2023 | hevetements Dalle béton Piece - Sous-sol |  Négatif / Photo /

de sols P9

P10 03/07/2023 Revétements Dalle béton Local Vide Ordures Négatif / Photo /

de sols - Sous-sol P10
Conduits de
fluides (air, eau, Calorifuges Dégagement - Photo

P11 03/07/2023 vapeur, fumée, Isolant et 9a9 Négatif / /
. Sous-sol P11
échappement, enveloppe
autres fluides)

Conduits de
fluides (air, eau, Calorifuges Photo

P12 03/07/2023 vapeur, fumée, Isolant et Piece - Sous-sol Négatif / P12 /
échappement, enveloppe
autres fluides)

Panneaux collés
P13 03/07/2023 Plafonds vIsses ou cloués Local - Sous-sol Négatif / Photo /
Bois/ciment type P13
fibralyth
P14 03/07/2023 Revétements Ragréage rose Escalier - Sous-sol Négatif / Photo /
de sols greag 9 P14
Colles non
Revétements bitumineuses . S Photo

P15 03/07/2023 de sols colle jaune sous Escalier - Sous-sol Négatif / P15 /

lino

P16 03/07/2023 Plafonds Peinture sur | £oolier - Sous-sol | Négatif / Photo /

béton P16
Revétements
de murs, Photo
P17 03/07/2023 poteaux, Peinture blanche Hall - Rdc Positif / P17 /
cloisons,
gaines, coffres
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
Murs et R
P18 03/07/2023 cloisons Enduits a base Hall - Rdc Négatif / Photo /
. de platre Lissées P18
maconnés
P19 03/07/2023 Plafonds Enduits a base Hall - Rdc Négatif / Photo /
de pléatre Lissés P19
Colles non
P20 03/07/2023 Revétements bltumlneuses Dégagement 1 - Négatif / Photo /
de sols colle jaune sous Rdc P20
lino
Revétements . Dégagement 1 - o Photo
P21 03/07/2023 de sols Ragréage rose Rdc Négatif / P21 /
Conduits de .
fluides (air, eau, é[]é?llﬁr:etﬁtgrj]tg?nt Toiture R+4 - Photo
P26 03/07/2023 vapeur, fumée, ; . Négatif / /
. badigeon sur Extérieur P26
échappement, )
. conduits VMC
autres fluides)
Parties planes :
revétements
Etanchéité de bitumineux Toiture R+4 - o Photo
P27 03/07/2023 toiture terrasse (bandes, Iés.) Extérieur Négatif / P27 /
Etanchéité
monocouche
P28 03/07/2023 | Ftanchéitéde | g olise Toiture R+4 - Négatif / Photo /
toiture terrasse Extérieur P28
Etanchéité de Toiture R+4 - S Photo
P29 03/07/2023 toiture terrasse Isolant mousse Extérieur Négatif / P29 /
P30 03/07/2023 E_tanchelte de Parties planes : Tonurg _R+4 - Négatif / Photo /
toiture terrasse pare-vapeur Extérieur P30
Relevés :
- S revétements .
Etanchéité de S Toiture R+4 - o Photo
P31 03/07/2023 . bitumineux s Négatif / /
toiture terrasse (bandes, Iés.) Extérieur P31
relevé métallisé
Parties planes :
revétements
Etanchéité de bitumineux Toiture R+4 - P Photo
P32 08/07/2023 toiture terrasse (bandes, Iés.) Extérieur Négatif / P32 /
Etanchéité
monocouche
P33 03/07/2023 | FEtancheitede | g clise Toiture R+4 - Négatif / Photo /
toiture terrasse Extérieur P33
Etanchéité de Toiture R+4 - o Photo
P34 03/07/2023 toiture terrasse Isolant mousse Extérieur Négatif / P34 /
P35 03/07/2023 Etanchelte de Parties planes : Tonurg _R+4 - Négatif / Photo /
toiture terrasse pare-vapeur Extérieur P35
Parties planes :
revétements
Etanchéité de bitumineux Toiture R+3 - - Photo
P36 03/07/2023 toiture terrasse (bandes, Iés.) Extérieur Négatif / P36 !
Etanchéité
monocouche
P37 03/07/2023 | Etanchéitéde | g ciolise Toiture R+3 - Négatif / Photo /
toiture terrasse Extérieur P37
Etanchéité de Toiture R+3 - A Photo
P38 03/07/2023 toiture terrasse Isolant mousse Extérieur Négatif / P38 /
P39 03/07/2023 E_tanchelte de Parties planes : Tonurg _R+3 - Négatif / Photo /
toiture terrasse pare-vapeur Extérieur P39
Relevés :
- s revétements .
Etanchéité de . . Toiture R+3 - P Photo
P40 03/07/2023 . bitumineux . Négatif / /
toiture terrasse (bandes, I¢és.) Extérieur P40
relevé métallisé
;:ondw_ts de Joints entre
fluides (air, eau, iz ; .
. éléments Joint Toiture R+3 - - Photo
P41 03/07/2023 vapeur, fumée, badi . Négatif / /
échappement, al CP_eor{/ﬁ;ljr Extérieur P41
autres fluides) conduits VMC
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Parties planes :
revétements
Etanchéité de bitumineux Toiture R+3 - - Photo
P42 03/07/2023 toiture terrasse (bandes, Iés.) Extérieur Négatif P42 /
Etanchéité
monocouche
P43 03/07/2023 | FEtancheitede | g colise Toiture R+3 - Négatif Photo /
toiture terrasse Extérieur P43
P44 03/07/2023 | FEtanchéitéde |\ i mousse Toiture R+3 - Négatif Photo /
toiture terrasse Extérieur P44
P45 03/07/2023 E_tanchelte de Parties planes : T0|tur§3 _R+3 - Négatif Photo /
toiture terrasse pare-vapeur Extérieur P45
Tampon Toiture R+3 - - Photo
P46 03/07/2023 Groupe VMC antivibration Extérieur Négatif P46 /
] Parties planes
P47 03/07/2023 E_tanchelte de ou relevés : Tonurg _R+1 - Négatif Photo /
toiture terrasse complexes Extérieur P47
asphaltés
Relevés :
. S revétements .
Etanchéité de L Toiture R+1 - o Photo
P48 03/07/2023 . bitumineux . Négatif /
toiture terrasse (bandes, 16s.) Extérieur P48
relevé métallique
] Parties planes
P49 03/07/2023 E_tanchelte de ou relevés : Tonurg _R+1 - Négatif Photo /
toiture terrasse complexes Extérieur P49
asphaltés
P50 03/07/2023 E_tanchelte de forme de pente T0|tur§3 _R+l - Négatif Photo /
toiture terrasse granuleuse Extérieur P50
Etanchéité de Toiture R+1 - o Photo
P51 03/07/2023 toiture terrasse Isolant Extérieur Négatif P51 /
P52 03/07/2023 E_tanchelte de Parties planes : T0|tur§3 _R+l - Négatif Photo /
toiture terrasse pare-vapeur Extérieur P52
Relevés :
- s revétements .
Etanchéité de L Toiture R+1 - P Photo
P53 03/07/2023 toiture terrasse bltumlnetllx Extérieur Négatif P53 /
(bandes, lés.)
relevé métallisé
Revétements
de murs, .
P54 03/07/2023 poteaux, Col!e Jaune_de Chambre 5 - Rdc Négatif Photo /
- Plinthe bois P54
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P55 03/07/2023 poteaux, peinture sur Chambre 5 - Rdc Négatif Photo /
. cloison P55
cloisons,
gaines, coffres
Murs et Enduits a base Photo
P56 03/07/2023 cloisons de platre sur Chambre 5 - Rdc Négatif P56 /
maconnés cloisons
Murs et complexe Photo
P57 03/07/2023 cloisons Iétre+peinture Chambre 5 - Rdc Négatif P57 /
maconnés P P
Murs et mur porteur Photo
P58 03/07/2023 cloisons p Chambre 5 - Rdc Négatif /
. béton P58
maconnés
Revétements Colles non Photo
P59 03/07/2023 bitumineuses Chambre 5 - Rdc Négatif /
de sols . P59
Colle jaune
Revétements . . o Photo
P60 03/07/2023 de sols Ragréage gris Chambre 5 - Rdc Négatif P60 /
Enduits de
Cloisons jointoiement des
seches plaques de ) P Photo
P61 03/07/2023 (assemblées, platre bande et Chambre 5 - Rdc Négatif P61 /
préfabriquées) enduit de
jointoiement des
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de 'amiante N°: 973057

i ; 14/12/2023
Qua!lconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
plaques de
platre (gaine
technigue)
Revétements
de murs, Photo
P62 03/07/2023 poteaux, Colles Faience Chambre 5 - Rdc Négatif / P62 /
cloisons,
gaines, coffres
Enduits a base Photo
P63 03/07/2023 Plafonds de platre Chambre 5 - Rdc Négatif / P63 /
Lissés+peinture
Joints
P64 03/07/2023 | Menuiseries déanchété | cpambre5-Rde | Négatif / Photo /
extérieures entre menuiserie P64
et structure
Revétements .COII(?S non . Photo
P65 03/07/2023 de sols bitumineuses Chambre 21 - Rdc Négatif / P65 /
Colle jaune
P66 03/07/2023 Re‘é‘zt‘zmgms Ragréage gris | Chambre 21-Rdc | Négatif / P;‘géo /
A Peinture sur
P67 03/07/2023 | REVEOMEMS | beton (murs | Chambre 21-Rdc | Négati / Photo /
e sols L P67
extérieurs)
P68 03/07/2023 | Reverements murbeton | chambre 21-Rde | Négatif / Photo /
e sols préfabriqué P68
Joints
P69 03/07/2023 | Menuiseries déanchété | o ambre 21-Rde | Négatif / Photo /
extérieures entre menuiserie P69
et structure
Joints
d'étanchéité
Menuiseries entre menuiserie P Photo
P70 03/07/2023 - et structure Joint | Chambre 21 - Rdc Négatif / /
extérieures P70
mousse entre
menuiserie et
structure
Murs et
P71 03/07/2023 cloisons complexe Chambre 21-Rdc | Négatif / Photo /
. platre+peinture P71
macgonnés
Murs et
P72 03/07/2023 cloisons mutr) porteur Chambre 21 - Rdc Négatif / Photo /
. éton P72
macgonnés
Revétements
de murs, Colle jaune de Photo
P73 03/07/2023 poteaux, €} . Chambre 21 - Rdc Négatif / /
- Plinthe bois P73
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P74 03/07/2023 poteaux, peinture sur Chambre 21 - Rdc Négatif / Photo /
) cloison P74
cloisons,
gaines, coffres
Enduits a base Photo
P75 03/07/2023 Poteaux de platre sur Chambre 21 - Rdc Négatif / P75 /
cloisons
Enduits a base Photo
P76 03/07/2023 Plafonds de platre Chambre 21 - Rdc Négatif / P76 /
Lissés+peinture
Revétements
de murs, Photo
P77 03/07/2023 poteaux, Colles Faience Chambre 21 - Rdc Négatif / P77 /
cloisons,
gaines, coffres
Enduits de
Cloisons jointoiement des
séches plaques de o Photo
P78 03/07/2023 (assemblées, platre bande et Chambre 21 - Rdc Négatif / P78 /
préfabriquées) enduit de
jointoiement des
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
plaques de
platre (gaine
technigue)
P79 03/07/2023 | Tevetements Colles de Sanitaire 1 - Rdc Positif Photo /
de sols carrelage P79
Revétements
de murs, Peinture Photo
P80 03/07/2023 poteaux, décoratives Sanitaire 1 - Rdc Négatif P8O /
cloisons, Gouttelettes
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P81 03/07/2023 poteaux, Colles Plinthe | g itaire 1 - Rde | Négatif Photo /
- carrelage P81
cloisons,
gaines, coffres
A Peintures de sol
P82 03/07/2023 Re\(/jetemlents Peinture grise Sanitaire 1 - Rdc Négatif Pﬁgg’ /
€ sols sur carrelage
Panneaux et
P83 03/07/2023 Faux plafonds plagues Sanitaire 1 - Rdc Négatif Photo /
Panneaux P83
rigides
Menuiseries ) o P Photo
P84 03/07/2023 extérieures Joint de dormant Sanitaire 1 - Rdc Négatif P84 /
A Colles non
P85 03/07/2023 Re\c/jetemlents bitumineuses Sanitaire 1 - Rdc Négatif Plggéo /
€ sos Colle sous lino
Revétements
de murs, Photo
P86 03/07/2023 poteaux, Colles Faience Sanitaire 1 - Rdc Négatif P86 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements .CO”(.%S non o o Photo
P87 03/07/2023 de sols bitumineuses Sanitaire 2 - Rdc Négatif P87 /
Colle de lino
P88 03/07/2023 Re\éitig}gnts Ragréage rose Sanitaire 2 - Rdc Négatif ngg’ /
A Peintures de sol
P89 03/07/2023 Re\c/jetements Peinture de sol Sanitaire 2 - Rdc Négatif Photo /
e sols ) P89
grise
Cloisons Enduit a base de N _ Photo
P90 03/07/2023 . platre Sanitaire 2 - Rdc Négatif /
(assemblées, Lissés+peinture P90
préfabriquées)
Colles non
Revétements bitumineuses . - Photo
P91 03/07/2023 de sols Colle jaune sous Escalier - Rdc Négatif Po1 /
lino
P92 03/07/2023 Re\éitir;gnts Ragréage rose Escalier - Rdc Négatif Pﬁgg’ /
Enduit & base de
Cloisons platre
P93 03/07/2023 (aszgfrt‘gzesy Lisséstpeinture | Escalier - Rdc Négatif ngéo /
préfabriquées) condamnation
du palier
Enduits de
P94 03/07/2023 Plafonds lssage 3 Dase | Facades - Extérieur | Négatit Photo /
e platre P94
Lissés+peinture
Facades
|égéres, mur .
Mideaw, | Peinturesur y - Photo
P95 03/07/2023 b ’ poteau Facades - Extérieur Négatif /
ardages, I P95
métallique
panneaux
sandwich
Facades Revétements - o Photo
P96 03/07/2023 lourdes y plastiques épais Facades - Extérieur Négatif POG /
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
compris (RPE) RPE
poteaux marron
Facades
P97 03/07/2023 Iourdes_ y Béton désactivé | Facgades - Extérieur Négatif / Photo /
compris P97
poteaux
Facades
|égéres, murs
rideaux Panneaux Photo
P98 03/07/2023 ! panneaux Facades - Extérieur Négatif / /
bardages, ) P98
fibreux
panneaux
sandwich
Facades Enduits
P99 03/07/2023 lourdes y extérieurs Facades - Extérieur |  Négatf / Photo /
compris Projeté sur P99
poteaux soubassement
Facades
lourdes y . - o Photo
P100 03/07/2023 compris Mur béton Facades - Extérieur Négatif / P100 /
poteaux
N Colles non
Revétements S Chambre 109 - ler P Photo
pP101 03/07/2023 de sols bltumlneuses étage Négatif / P101 /
Colle jaune
Revétements . . Chambre 109 - ler S Photo
P102 03/07/2023 de sols Ragréage gris étage Négatif / P102 /
Enduits de
jointoiement des
Cloisons Plaques de
seches platre Bgnde et Chambre 109 - ler . Photo
P103 03/07/2023 . enduit de . Négatif / /
(assemblées, jointoiement des étage P103
préfabriquées) plaques de
platre en
doublage
Murs et Peinture sur
P104 03/07/2023 cloisons béton (mur Chambfe 109 - Zer Négatif / Photo /
. - étage P104
macgonnés extérieur)
Murs et 4
P105 03/07/2023 cloisons mur béton | Chambre 109 - 1er | .04 / Photo /
. préfabriqué étage P105
maconnés
Murs et
P106 03/07/2023 cloisons complexe Chambre 109 - 1er | g0t / Photo /
. platre+peinture étage P106
maconnés
Murs et
P107 03/07/2023 cloisons mur porteur | Chambre 109 - 1er | \qo ¢ / Photo /
. béton étage P107
macgonnés
Enduits a base
P108 03/07/2023 Plafonds de platre Chambértealgg -ler | Negatif / F;q%tg /
Lissés+peinture 9
Revétements
de murs .
’ peinture sur Chambre 109 - ler - Photo
P109 03/07/2023 poteaux, cloison étage Négatif / P109 /
cloisons,
gaines, coffres
Murs et Enduits a base
P110 03/07/2023 cloisons de platre sur | Chambre 109-der | oot / Photo /
. - étage P110
maconnés cloisons
Revétements
de murs, .
P111 03/07/2023 poteaux, Cgll:ﬁtjk?:rt])iige Chambéfalgg ler | Negatif / Photo /
cloisons, 9
gaines, coffres
Revétements
de murs,
P112 03/07/2023 poteaux. Colles Faience | Chambre 109-1er |\t / Photo /
- étage P112
cloisons,
gaines, coffres
Revétements Colles non Chambre 109 - ler - Photo
P113 03/07/2023 de sols bitumineuses étage Négatif / P113 /
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Colle jaune
Revétements . . Chambre 109 - ler - Photo
P114 03/07/2023 de sols Ragréage gris étage Négatif P114 /
A Colles non
P115 03/07/2023 | Reveements |y imineuses | Camere 180-der by eoarit Photo /
de sols . étage P115
Colle jaune
Revétements . . Chambre 130 - ler o Photo
P116 03/07/2023 de sols Ragréage gris étage Négatif P116 /
Murs et
P117 03/07/2023 cloisons _complexe Chambre 130 - 1er | \qqaiif Photo /
. platre+peinture étage P117
maconnés
Murs et
P118 03/07/2023 cloisons mur porteur | Chambre 130 - ler | .00y Photo /
. béton étage P118
macgonnés
Joints
Menuiseries d'étanchéité Chambre 130 - ler S Photo
P119 03/07/2023 extérieures entre menuiserie étage Négatif P119 /
et structure
Joints
d'étanchéité
s entre menuiserie
P120 03/07/2023 '\é'ft"e‘:iﬁ;fss et structure Chambéglgo “ler 1 Negatif ';q‘;tg /
Joints mousse g
entre menuiserie
et structure
Enduits de
jointoiement des
Cloisons plaques de
seches platre Bande et Salle de travail - o Photo
P121 03/07/2023 (assemblées, enduit de Rdc Négatif P121 /
préfabriquées) | jointoiement des
plagues de
platre 2
Panneaux et Salle de travail - - Photo
pP122 03/07/2023 Faux plafonds plaques Rdc Négatif p122 /
Enduits de
jointoiement des
Cloisons plaques de
séches platre Bande et s o Photo
P123 03/07/2023 (assemblées, enduit de Cafétéria - Rdc Négatif P123 /
préfabriquées) | jointoiement des
plaques de
platre 2
Enduits a base
P124 03/07/2023 Plafonds de platre Chambre 130 - 1er | \coqtit Photo /
s ) étage P124
Lissés+peinture
A Colles non
P125 03/07/2023 Revetements bitumineuses Chamb're 130 - Zer Négatif Photo /
de sols . étage P125
colle jaune
Revétements . ) Chambre 130 - ler P Photo
P126 03/07/2023 de sols Ragréage gris étage Négatif P126 /
Revétements
de murs
’ " Chambre 130 - ler o Photo
pP127 03/07/2023 poteaux, Colles Faience étage Négatif P127 /
cloisons,
gaines, coffres
Colles non
P128 03/07/2023 Revétements bltumlneuses Sanlta,ure 1-1ler Négatif Photo /
de sols colle jaune sous étage P128
lino
Revétements . Sanitaire 1 - ler P Photo
P129 03/07/2023 de sols Ragréage rose étage Négatif P129 /
Revétements
de murs . o
’ Colle silicone de Sanitaire 1 - ler - Photo
P130 03/07/2023 pot_eaux, Plinthe étage Négatif P130 /
cloisons,
gaines, coffres
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Colles non
P131 03/07/2023 Revétements bltumlneuses Sanlta}lre 1-1er Négatif Photo /
de sols colle jaune sous étage P131
lino marbré
P132 03/07/2023 Sol Dalle béton Sanitaire 1 - Ter Négatif Photo /
étage P132
Revétements
de murs, Colle jaune de o
P133 03/07/2023 poteaux, revétement Sanlta}lre 1-Ter Négatif Photo /
) étage P133
cloisons, mural
gaines, coffres
Enduits a base o
P134 03/07/2023 Plafonds de platre Sanitaire 1 - Ter Négatif Photo /
L . étage P134
Lissés+peinture
Conduits de Joints entre
fluides (air, eau, | g sments Joint Sanitaire 1 - ler - Photo
P135 03/07/2023 vapeur, fumée, ; . Négatif /
. badigeons sur étage P135
échappement, conduits VMC
autres fluides)
Revétements
de murs, Peinture o
P136 03/07/2023 poteaux, décoratives Samta}lre 3-ler Négatif Photo /
. étage P136
cloisons, Goulttelettes
gaines, coffres
Murs et o
pP137 03/07/2023 cloisons mur porteur Sanlta}lre 3-ler Négatif Photo /
. béton étage P137
maconnés
Revétements
de murs . o
! Colles Plinthe Sanitaire 3 - ler - Photo
P138 03/07/2023 poteaux, < Négatif /
cloisons. carrelage étage P138
gaines, coffres
P139 03/07/2023 Revétements Colles de Sanlta}lre 3-ler Négatif Photo /
de sols carrelage étage P139
P140 03/07/2023 Faux plafonds Panneaux et Sanlta'ure 8- ler Négatif Photo /
plaques rigides étage P140
N Peintures de sol .
P141 03/07/2023 Re‘éi“;’;’:”ts Peinture grise Sa”'tg't;e g - Ler Négatif F;q‘ztf /
sur carrelage 9
Revétements
de murs, o
P142 03/07/2023 poteaux, Colles Faience Sanltglre 3-ler Négatif Photo /
- étage P142
cloisons,
gaines, coffres
. Colles non
P143 03/07/2023 Reéitimgms bitumineuses ngmgrgéog ) Négatif I;letg /
Colle jaune 9
. Primaires
P144 03/07/2023 Revetements d'accrochage Chgmbrg 207 - Négatif Photo /
de sols gris 2éme étage P144
Revétements
de murs .
’ Colle jaune de Chambre 207 - - Photo
P145 03/07/2023 pot_eaux, Plinthe bois 2éme étage Négatif P145 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P146 03/07/2023 poteaux., petnture sur ngmgre‘?éog - Négatif mtg /
cloisons, 9
gaines, coffres
Murs et Enduits a base
; A Chambre 207 - P Photo
P147 03/07/2023 cI0|son§ de plgtre sur 2éme étage Négatif p147 /
maconnés cloisons
Joints
P148 03/07/2023 Mequ!serles d etanchglte ' Chgmbrg 207 - Négatif Photo /
extérieures entre menuiserie 2éme étage P148
et structure
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I'amiante N°: 973057

" " ; 14/12/2023
Qua:llconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
Joints
d'étanchéité
L entre menuiserie
P149 03/07/2023 | Menuiseries | o Gricture Joing | Chambre 207 - Négatif / Photo /
extérieures 2éme étage P149
mousse entre
menuiserie et
structure
Murs et Peinture sur
P150 03/07/2023 cloisons béton (murs ngm:rgtiog . Négatif / I;q(;tg /
maconnés extérieurs) 9
Murs et .
P151 03/07/2023 cloisons mur beton Chambre 207 - Négatif / Photo /
maconnés préfabriqué 2eme étage P151
Murs et
P152 03/07/2023 cloisons _complexe Chambre 207 - Négatif / Photo /
. platre+peinture 2eme étage P152
maconnés
Murs et
; mur porteur Chambre 207 - P Photo
P153 03/07/2023 cI0|son§ béton 2éme étage Négatif / P153 /
macgonnés
Enduits a base
P154 03/07/2023 Plafonds de platre ngmgrgéog - Négatif / F;q%f /
Lissés+peinture 9
A Colles non
P155 03/07/2023 | REVEOMEN'S | piymineuses ngmgrgéog - Négatif / F;q%tg /
Colle jaune 9
P156 03/07/2023 Re\éitirglgnts Ragréage gris ngmgrgtigz . Négatif / l;q%tg /
Revétements
de murs,
pP157 03/07/2023 poteaux, Colles Faience ngmgrgéog Négatif / ';T;t? /
cloisons, 9
gaines, coffres
Enduits de
jointoiement des
Cloisons | plaques ge
N platre Bande et }
P158 03/07/2023 seches enduit de Chambre 207 Négatif / Photo /
(assemblées, L 2éme étage P158
e jointoiement des
préfabriquées)
plaques de
platre (gaine
technique)
A Colles non
P159 03/07/2023 | Revetements | ineuses Chambre 225 - Négatif / Photo /
de sols . 2éme étage P159
Colle jaune
P160 03/07/2023 Re\éitir;gnts Ragréage gris ngmgrgégzg . Négatif / I;ilcgtg /
Revétements
de murs .
’ Colle jaune de Chambre 225 - o Photo
P161 03/07/2023 poteaux, Plinthe bois 2éme étage Négatif / P161 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P162 03/07/2023 poteaux, petnture sur cggmgrgézg - Négatif / F;q%tg /
cloisons, 9
gaines, coffres
Murs et Enduits a base
P163 03/07/2023 cloisons de platre sur ngmgrgtazzg . Négatif / Fl;q%tg /
maconnés cloisons 9
Murs et peinture sur
P164 03/07/2023 cloisons béton (murs ngmgrgtazzg . Négatif / Fl;q%tf /
maconnés extérieurs) 9
Murs et .
; mur béton Chambre 225 - S Photo
P165 03/07/2023 cI0|son§ préfabriqué 2éme étage Négatif / P165 /
maconnés
Joints
P166 03/07/2023 Mequ!serles d etanchglte ' Chgmbrg 225 - Négatif / Photo /
extérieures entre menuiserie 2éme étage P166
et structure
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Qual{;é)ﬁsult'

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Joints
d'étanchéité
L entre menuiserie
P167 03/07/2023 | Menuiseries | o icture Joint | Chambre 225 - Négatif Photo /
extérieures 2éme étage P167
mousse entre
menuiserie et
structure
Enduits a base
P168 03/07/2023 Plafonds de platre Chambre 225 - Négatif Photo /
L ) 2eme étage P168
Lissés+peinture
Revétements
de murs,
P169 03/07/2023 poteaux, Colles Faience Chgmbrg 225 - Négatif Photo /
) 2éme étage P169
cloisons,
gaines, coffres
N Colles non
P170 03/07/2023 Re\éitir;(sants bitumineuses ngmgrgézg . Négatif ';T;tg /
Colle jaune 9
Revétements . . Chambre 225 - - Photo
P171 03/07/2023 de sols Ragréage gris 2éme étage Négatif P171 /
Enduits de
jointoiement des
cioisons | B e et
seches - Chambre 225 - S Photo
pP172 03/07/2023 (assemblées, o er_mdun de 2éme étage Négatif P172 /
. - jointoiement des
préfabriquées)
plaques de
platre (gaine
technigue)
Murs et
. complexe Chambre 225 - S Photo
P173 03/07/2023 cI0|son§ platre+peinture 2éme étage Négatif P173 /
macgonnés
Murs et
P174 03/07/2023 cloisons mur porteur Chambre 225 - Négatif Photo /
. béton 2éme étage P174
macgonnés
Colles non
P175 03/07/2023 Revétements bltur_mneuses Sanlta}lre - 2éme Négatif Photo /
de sols colle jaune sous étage P175
lino
Revétements . Sanitaire - 2eme o Photo
P176 03/07/2023 de sols Ragréage rose étage Négatif P176 /
Revétements
de murs, o N
pP177 03/07/2023 poteaux, peinture résine Samtayre - 2eme Négatif Photo /
. étage P177
cloisons,
gaines, coffres
Cloisons s
- Enduit a base de . .

P178 03/07/2023 seches} platre Lissés sur Sanlta}lre - 2éme Négatif Photo /
(assemblées, cloisons étage P178
préfabriquées)

P179 03/07/2023 | Faux plafonds | _Fanneauxet Sanitaire - 2eme Négatif Photo /

plaques rigides étage P179

P180 03/07/2023 Mequ!serles Joints dg: mastic Sanlta}lre - 2eme Négatif Photo /

extérieures de vitrage étage P180
. Sanitaire - 2eéme o Photo
p181 03/07/2023 Sol Dalle béton étage Négatif p181 /
Conduits de Joints entre
fluides (air, eau, " ; G o

P182 03/07/2023 | vapeur, fumée, | Sl€ments Joint | Sanitaire - 2eme Négatif Photo /
. badigeons sur étage P182
echappement, conduits VMC
autres fluides)

Colles non
Revétements bitumineuses Escalier - 2éme o Photo
P183 17/07/2023 de sols colle jaune sous étage Négatif P183 !
lino
Revétements . Escalier - 2éme - Photo
pP184 17/07/2023 de sols Ragréage rose étage Négatif P184 /
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Enduit a base de
Cloisons platre
P185 17/07/2023 séches’ Lissés+peinture Escalier - 2éme Négatif Photo /
(assemblées, sur étage P185
préfabriquées) condamnation
du palier
Revétements
de murs, Escalier - 2éme Photo
P186 17/07/2023 poteaux, Peinture blanche . Négatif /
- étage P186
cloisons,
gaines, coffres
Colles non
p187 17/07/2023 Re\(/jétements bitumineuses Sanitaife 1-2éme Négatif Photo /
e sols colle jaune sous étage pP187
lino marbré
. Sanitaire 1 - 2eéme o Photo
P188 17/07/2023 Sol Dalle béton étage Négatif P188 /
Revétements
de murs, Colle jaune de o .
P189 17/07/2023 poteaux, revétement Sanltalre L-2eéme Négatif Photo /
. étage P189
cloisons, mural
gaines, coffres
Revétements
de murs "
’ Colles Faience Chambre 321 - S Photo
P190 17/07/2023 poteaux, blanche 3éme étage Négatif P190 /
cloisons,
gaines, coffres
L Joints de mastic
P191 17/07/2023 Men,u_lserles de vitrage Joint Chgmbr(’e 321 - Négatif Photo /
extérieures de vi 3éme étage P191
e vitrage PVC
P192 17/07/2023 Poteaux Pe;)n()tgergusur Bureau - 4éme Négatif Photo /
o étage - 321 P192
métalligue
Revétements
de murs .
’ Colles Faience Chambre 322 - o Photo
P194 17/07/2023 E%tiizﬂ)s(j blanche 3éme étage Négatif P194 /
gaines, coffres
Enduits de
jointoiement des
Cloisons plagues de
séches platre Bande et Chambre 322 - o Photo
P195 17/07/2023 (assemblées, enduit de 3éme étage Négatif P195 !
préfabriquées) | jointoiement des
plaques de
platre
Peinture sur .
P196 17/07/2023 Poteaux poteau B‘gtza‘é - ggg‘e Négatif F;q‘;tg /
métalligue 9
Enduits de
jointoiement des
plaques de
platre Bande et .
P197 17/07/2023 Plafonds enduit de Degqage”,‘f”t 2- Négatif F;q‘;t;’ /
jointoiement des eme etage
plaques de
platre sur gaine
technique
Enduits a base Photo
P198 17/07/2023 Poteaux de ciment Facades - Extérieur Positif P198 /
projeté Lissées
P199 17/07/2023 Poteaux Peiiture SU | Fagades - Extérieur | Posii Photo /
éton P199
Eléments Photo
P200 17/07/2023 associés a la Solins ciment Facades - Extérieur Négatif P200 /
toiture
Facades Revétements Photo
P201 17/07/2023 lourdes y plastiques épais | Facades - Extérieur Négatif /
> pP201
compris (RPE) RPE
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I'amiante N°: 973057

" " ; 14/12/2023
Qua:llconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
poteaux marron
Facades
P202 17/07/2023 Iourdes_ y Mur béton Facades - Extérieur Négatif / Photo /
compris P202
poteaux
Facades
P203 17/07/2023 Iourdes_ y Béton désactivé | Facades - Extérieur Négatif / Photo /
compris P203
poteaux
Facades Enduits
lourdes y extérieurs - - Photo
P204 17/07/2023 compris Projeté sur Facades - Extérieur Négatif / P204 /
poteaux soubassement
Enduits a base Bureau - 4éme Photo
P205 17/07/2023 Plafonds _ d,e plat_re étage - 321 Négatif / P205 /
Lissés+peinture
Enduits a base Bureau - 4éme Photo
P206 17/07/2023 Plafonds _ d,e plat_re étage - 322 Négatif / P206 /
Lissés+peinture
Parties planes
- ou releves : Toiture sur sous-sol
pP207 17/07/2023 E_tanchelte de compIeX}as semi enterré - Négatif / Photo /
toiture terrasse asphaltés Extérieur P207
Etanchéité
asphalte
Parties planes
- ou releves : Toiture sur sous-sol
P208 17/07/2023 E_tanchelte de compIeX}as semi enterré - Négatif / Photo /
toiture terrasse asphaltés Extérieur P208
Etanchéité
asphalte
Relevés : .
. s - Toiture sur sous-sol
P209 17/07/2023 Etanchelte de reyetements semi enterré - Négatif / Photo /
toiture terrasse bitumineux - P209
< Extérieur
(bandes, Iés.)
Murs et N . \
P210 17/07/2023 cloisons Endylts a‘ba§e Escaller - 2eme Négatif / Photo /
. de platre Lissées étage P210
maconnés
I
Revétements bii?m?r?e?ggs Chambre 1 - Rdc - . Photo
pP211 05/09/2023 . Logement de Négatif / /
de sols Colle jaune sous F - P211
; onction
lino
Colles non
A bitumineuses Chambre 1 - Rdc -
p212 05/09/2023 Revétements Colle jaune de Logement de Négatif / Photo /
de sols - p212
dalles de sol fonction
souples vynile
Murs et Enduits a base Chambre 1 - Rdc - Photo
pP213 05/09/2023 cloisons de platre Lissées Logement de Négatif / P213 /
macgonnés sur porteurs fonction
C;Ié);%nss Enduit a base de Placard - Rdc - Photo
pP214 05/09/2023 A platre Lissés sur Logement de Négatif / /
(assemblées, - - pP214
) L cloisons fonction
préfabriquées)
o . WC - Rdc -
Revétements Ragréage P Photo
pP215 05/09/2023 de sols marron Logeme_nt de Négatif / P15 /
fonction
Colles non
N S WC - Rdc -
pP216 05/09/2023 Revétements bltumlneuses Logement de Négatif / Photo /
de sols Colle jaune sous f : P216
: onction
lino
N WC - Rdc -
P217 05/09/2023 Plafonds Enduits a base Logement de Négatif / Photo /
de pléatre Lissés f : pP217
onction
I
Revétements bi(t:l?m?:erlljosre]s Chambre 2 - Rdc - Photo
pP218 05/09/2023 . Logement de Négatif / /
de sols Colle jaune sous F : pP218
lino onction
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I'amiante N°: 973057

" " ; 14/12/2023
Qua:llconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
Colles non
Revétements bitumineuses Chambre 2 - Rdc - Photo
pP219 05/09/2023 Colle jaune de Logement de Négatif / /
de sols ; P219
dalles de sol fonction
souples vinyle
Revétements Chambre 2 - Rdc - Photo
P220 05/09/2023 de sols Ragréage gris Logemqnt de Négatif / P220 /
onction
Revétements Chambre 1 - Rdc - Photo
p221 05/09/2023 de sols Ragréage gris Logemqnt de Négatif / P21 /
onction
Revétements bﬁ:l?ri?r?erlljggs Salle de bains - Photo
p222 05/09/2023 ) Rdc - Logement de Négatif / /
de sols colle jaune sous f - p222
) onction
lino
Revétements Salle de bains - Photo
p223 05/09/2023 Ragréage rouge | Rdc - Logement de Négatif / /
de sols f - pP223
onction
Joints
Murs et d'assemblage Salle de bains - Photo
p224 05/09/2023 cloisons des carreaux de | Rdc - Logement de Négatif / P24 /
magonnés platre du tablier fonction
de la baignoire
Revétements
de murs, Salle de bains - Photo
p225 05/09/2023 poteaux, Colles Faience Rdc - Logement de Négatif / P225 /
cloisons, fonction
gaines, coffres
Revétements
de murs, Peinture Salle de bains - Photo
P226 05/09/2023 poteaux, décoratives Rdc - Logement de Négatif / /
- f P226
cloisons, Goulttelettes fonction
gaines, coffres
P227 05/09/2023 Plafonds "Eengg:feaL?SiSees rie - Losememde | Negati / Photo /
(couche f ge 9 p227
onction
apparente)
Enduits a base .
de platre enduit Salle de bains - S Photo
p228 05/09/2023 Plafonds . Rdc - Logement de Négatif / /
de lissage sur f - pP228
. onction
plafond béton
Revétements
de murs, Cuisine - Rdc - Photo
pP229 05/09/2023 poteaux, Colles Faience Logement de Négatif P229 /
cloisons, fonction
gaines, coffres
Enduits a base Cuisine - Rdc -
P230 05/09/2023 Poutres et de platre Lissés Logement de Négatif Photo /
charpentes p - P230
sur poutre béton fonction
A Cuisine - Rdc -
P231 05/00/2023 | Revetements Colles de Logement de Négatif Photo /
de sols carrelage f : P231
onction
Conduits de
fluides (air, eau, Calorifuges Photo
p232 05/09/2023 vapeur, fumée, Enveloppe et Cave - Sous-sol Négatif P23 /
échappement, isolant
autres fluides)
Murs et Enduits a base Photo
pP233 05/09/2023 cloisons de ciment Piéce - Sous-sol Négatif p233 /
maconnés projeté Talochés
Peintures
Poutres et décoratives . o Photo
P234 05/09/2023 charpentes Peinture sur Escalier - Sous-sol Négatif p234 /
poutre
Revétements
de murs, Photo
pP235 05/09/2023 poteaux, Peinture blanche | Escalier - Sous-sol Négatif P235 /
cloisons,
gaines, coffres
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de 'amiante N°: 973057

i ; 14/12/2023
Qua!lconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
Revétements
de murs . .
! Peinture Dégagement 1 - - Photo
P236 05/09/2023 pot_eaux, décoratives Rdc Négatif / P236 /
cloisons,
gaines, coffres
P237 05/00/2023 | Revetements Colles de Sanitaire 1-Rdc |  Négatif / Photo /
de sols carrelage p237
Revétements
de murs . .
’ Peinture Dégagement 3 - - Photo
p238 05/09/2023 pot_eaux, décorative Rdc Négatif / P38 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, . .
P239 05/09/2023 poteaus. digglg‘t[\fe De‘-ﬁ%’:‘;”; 2- Négatif / F;g%t;’ /
cloisons, 9
gaines, coffres
Revétements
de murs, . )
P240 05/09/2023 poteaux. Peinture Dégagement 1 - Négatif / Photo /
. décorative ler étage P240
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs . .
’ Peinture Dégagement 3 - . Photo
pP241 05/09/2023 poteaux, décorative 2éme étage Positif / P24l /
cloisons,
gaines, coffres
p242 05/09/2023 Revétements Colles de Sanltalfe 3-2eme Négatif / Photo /
de sols carrelage étage p242
Revétements
de murs, . )
P243 05/09/2023 poteaux, Peinture Degagement 2 - Négatif / Photo /
. décorative 3éme étage P243
cloisons,
gaines, coffres
P24 05/09/2023 Revétements Colles de Sanltalre 3-3eme Négatif / Photo /
de sols carrelage étage pP244
Revétements
de murs, Photo
p245 05/09/2023 poteaux, Peinture blanche Hall - Rdc Positif / P245 /
cloisons,
gaines, coffres
Plaques souples
bitumineuses .
. A Salle de bains - o Photo
P246 30/10/2023 Baignoires antivibratiles 4éme étage - 316 Négatif / P246 /
Plaque
bitumineuse 1
Plaques souples
bitumineuses :
. R Salle de bains - P Photo
pP247 30/10/2023 Baignoires antivibratiles 4éme étage - 318 Négatif / p2a7 /
Plaque
bitumineuse 1
Plaques souples
bitumineuses :
. R Salle de bains - - Photo
pP248 30/10/2023 Baignoires antivibratiles 4éme étage - 323 Négatif / p24g /
Plaque
bitumineuse 2
Plaques souples
bitumineuses .
L L Salle de bains - S Photo
P249 30/10/2023 Baignoires antivibratiles 4éme étage - 331 Négatif / P249 /
Plaque
bitumineuse 2
Enduits a base Photo
P250 30/10/2023 Poteaux de ciment Facades - Extérieur Négatif / P250 /
projeté Lissées
Revétements
de murs, Colles Faience Photo
p251 30/10/2023 poteaux, . - Facades - Extérieur Négatif / /
. jaune exterieure P251
cloisons,
gaines, coffres
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante

N° : 973057
Qualiconsult

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° Interprétation
Panneaux
Revétements platreux Salle de musique - o Photo
P253 80/10/2023 de sols insonorisants au Rdc Négatif P253 /
sol
Colles non
Revétements bitumineuses Salle de musique - P Photo
P254 80/10/2023 de sols Colle jaune de Rdc Négatif P254 /
lino
Murs et N .
P255 30/10/2023 cloisons Enduits a base | Dégagement 2 - Négatif Photo /
. de platre Lissées 3éme étage P255
maconnés
Revétements
de murs, . .
P256 30/10/2023 poteaus. Peinture Dégagement 3 - Négatif Photo /
) décoratives 3eme étage P256
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs, . ,
p257 30/10/2023 poteaux, I?elntu_re Deqagement - Négatif Photo /
. décoratives 2éme étage P257
cloisons,
gaines, coffres
Murs et o .
p258 30/10/2023 cloisons E”%ﬂtslgtgase Degagement 2- Négatif ';g%tg /
maconnés p 9
Murs et o .
P259 30/10/2023 cloisons E”%ﬂtslgtgase Degagement 3- Négatif ';g%tg /
maconnés p 9
Murs et o .
. Enduits a base Dégagement 2 - o Photo
P260 30/10/2023 cloisons A . Négatif /
maconnés de pléatre ler étage P260
Murs et o .
. Enduits a base Dégagement 1 - o Photo
P261 30/10/2023 cloisons A . Négatif /
maconnés de pléatre ler étage P261
Murs et o .
P262 30/10/2023 cloisons E”‘étgtslgtiase Degagement 1. Négatif ';g%tg /
maconnés P
Murs et o .
; Enduits a base Dégagement 3 - S Photo
P263 30/10/2023 cloisons A o Négatif /
maconnés de platre Lissées Rdc P263
Revétements
de murs, Colles Plinthe .
pP264 30/10/2023 poteaux, carrelage a base Degagement 3- Négatif Photo /
. . 2éme étage P264
cloisons, de ciment
gaines, coffres
Revétements
de murs, Colles Plinthe Dégagement 3 - Photo
pP265 30/10/2023 poteaux, carrelage a base gage Négatif /
- o ler étage P265
cloisons, de platre
gaines, coffres
Revétements
de murs, Colles Plinthe Dégagement 1 - Photo
P266 30/10/2023 poteaux, carrelage a base 9ag Négatif /
- A Rdc P266
cloisons, de ciment
gaines, coffres
Revétements
de murs, .
P267 30/10/2023 poteaux. Colles Plinthe Hall - Rdc Positif Photo /
- marbre P267
cloisons,
gaines, coffres
Revétements Colles de Photo
P268 30/10/2023 de sols carrelage Colle Hall - Rdc Négatif P268 /
de dalles marbre
Escalier de Enduit ciment en - . Photo
P269 28/11/2023 secours sous-face Facades - Extérieur Positif P269 /
Escalier de Joint Photo
P270 28/11/2023 secours d'assemblage du | Facades - Extérieur Négatif P270 /
noyau central
p271 28/11/2023 Escalierde | Enduitcimenten | oo .oqos _ Extérieur | Positif Photo /
secours sous-face pP271
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i PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 973057

- ; 14/12/2023
QuollconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
Escalier de Joint Photo
p272 28/11/2023 d'assemblage du | Facades - Extérieur Positif / /
secours pP272
noyau central
Murs et .
P273 28/11/2023 cloisons Enduits de Garage 2- Sous- | \aoaiif / Photo /
. débullage sol pP273
magonnés
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@ PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’lamiante N° : 973057

i 14/12/2023
Qual'consu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu‘i&!&?ﬂs"“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N1/7 | NIVEAU: R-1

—‘ Prélevement négatif A At

—‘ Prélevement positif

—‘ Sondage

Matériaux ou Produits Représentation
Contenant de ’Amiante graphique
Conduits fibrociment

e
Enduit ciment sur murs et
liaisons poteaux/poutres SssseEsaEs
Fragments de fibrociment au PP

Représentation

DINEE graphique

PLA DE REPERI
Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN [ weeenPnN @@ |
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!\gggsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N°2/7 | NIVEAU: RDC

—‘ Prélevement négatif

—‘ Prélevement positif

—‘ Sondage

Matériaux ou Produits Représentation

Contenant de ’Amiante graphique
Peinture décorative+enduits

Enduit ciment sur poteau
T

Colle de carrelage sur
contremarche (sanitaire 1) —]
=

Colle de plinthes marbre

Enduit ciment en sous-face
d’escalier + Joint
d’assemblage du moyeu

Représentation

Divers .
graphique

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN L VUEenPLW |
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quqql,!\gggsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N°3/7 | NIEAU: R+1

—‘ Prélevement négatif

m —‘ Prélevement positif
S

—‘ Sondage

Matériaux ou Produits Représentation

Contenant de ’Amiante graphique
Peinture décorative+enduits

-

Enduit ciment en sous-face = F -~
d’escalier + Joint I~~~
d’assemblage du moyeu

Représentation
graphique

Divers

Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN
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IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N°4d/1

NIVEAU: R+2

—‘ Prélevement négatif

Matériaux ou Produits

Peinture décorative+enduits

Contenant de ’Amiante

m —‘ Prélevement positif
S

Sondage

présentation
raphique

Enduit ciment en sous-face
d’escalier + Joint
d’assemblage du moyeu

Divers

Représentation
graphique
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quqql,!\gggsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N5 /1 NIVEAU: R+3

—‘ Prélevement négatif

m —‘ Prélevement positif
S

- —‘ Sondage
Matériaux ou Produits Représentation -
Contenant de I’Amiante raphique P104

Peinture décorative+enduits

EREERERENN -
] ——ad — = k=4 (it =
| 83 t t
Enduit ciment en sous-face = e w... - o —H=‘_
d’escalier + Joint e ‘E |
d’assemblage du moyeu “ e l,~ | K ! T T
l =10 Raca ool u JUE g ]
I —— |
7 ye
e - i ¥
= Rp e
9 | | F = | f
e " = o
I o=~ S ey IR S
1 "

Représentation

Divers .
graphique

PLA DE REPERI
Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN ______________ VUEenPLWN |
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IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N°6/1

NIVEAU: R+4

—‘ Prélevement négatif

Matériaux ou Produits
Contenant de ’Amiante

Enduit ciment en sous-face
d’escalier + Joint
d’assemblage du moyeu

m —‘ Prélevement positif
S

Sondage

Représentation

graphique

Divers

Représentation
graphique
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contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Planche

N°1/1

NIVEAU :
Toitures

—‘ Prélevement négatif

Matériaux ou Produits

Contenant de ’Amiante

m —‘ Prélevement positif
S

Sondage

Représentation

Divers

Représentation
graphique

Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN
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Quahconsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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ANNEXE 3 - PHOTOS
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IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

contenant de I'amiante

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Vide-Sanitaire 1 (Sous-
sol)

Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)

Composant de la
construction

Conduit de ventilation /
aération Fibres ciment
(fragments au sol)

Partie du
composant

Oui

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P1

Local Vide Ordures (Sous-
sol)

Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)

Composant de la
construction

Conduit de ventilation /
aération Fibres ciment

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Oui

Plan N°
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq,l:ocgggSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P3

ocal Piece (Sous-sol)

Conduits de fluides (air,
Shllelelszpiiesl =l eau, vapeur, fumée,
construction échappement, autres
fluides)

Partie du Conduit de ventilation /
composant aération Fibres ciment

Présence OU |

d’amiante

PRELEVEMENT : P4

ocal Piece (Sous-sol)

Conduits de fluides (air,
(Ohel N[l EETINCNEW eau, vapeur, fumée,
construction échappement, autres
fluides)
Partie du enduit platreux sur conduit
composant fibres-ciment

Présence
d’amiante

Non
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PRELEVEMENT : P5

Composant de la
construction

artie du Enduits a base de ciment
composant entre poteaux et poutres

Présence OUI

d’amiante

Poteaux

Piéce (Sous-sol)

dela
Poteaux

Partie du Enduits a base de ciment
composant entre poteaux et poutres

Présence OUl

d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P7

Piece (Sous-sol)

Murs et cloisons
constructi magonnés

artie Joints d'assemblage de
compos parpaings
Présence
d’amiante

Local Vide Ordures (Sous-
sol)
CCAEW Murs et cloisons
magonnés
Partie du Joints d'assemblage de
composant parpaings

Présence
d’amiante
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Non

PRELEVEMENT : P
Toiture R+4 (Extérieur) : e K ; : <
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Présence
d’amiante

Plan N°

Composant de la

construction GrOUpe vMC

Partie du
composant

Tampon antivibration

Présence
d’amiante
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Piece ocal Toiture R+1 (Extérieur)
NI EIES  Etanchéité de toiture
construction terrasse

Partie Parties planes ou relevés :
composal complexes asphaltés

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

ST EE N AEN Etanchéité de toiture
construct terrasse
Relevés : revétements

bitumineux (bandes, Iés.)
relevé métallique

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qqul,!ngQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Toiture R+1 (Extérieur)

Etanchéité de toiture
constructi terrasse

artie Parties planes ou relevés :
compos complexes asphaltés
Présence
d’amiante

Non

Toiture R+1 (Extérieur)

REYEW Etanchéité de toiture
terrasse
Partie du forme de pente
composant granuleuse

Présence
d’amiante

Non
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qqul,!ngQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P5
Toiture R+1 (Extérieur) y ” , i P o , 5 ”

NI EIES  Etanchéité de toiture
construct terrasse

Partie d
Isolant
compos
Présence
d’amiante

Piéce ou Local Toiture R+1 (Extérieur)

ST EE N AEN Etanchéité de toiture
construction terrasse

Partie du Parties planes : pare-
composant vapeur

Présence
d’amiante
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llgegsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P53
ke GRS yiled B el e

Piece ocal Toiture R+1 (Extérieur)

IR EIES  Etanchéité de toiture
terrasse

Relevés : revétements
bitumineux (bandes, Iés.)
relevé métallisé

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Piéce ou Local Chambre 5 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colle jaune de Plinthe bois
composant

Présence
d’amiante

o
i

=
=
-

%

-~
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P55

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Chambre 5 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

peinture sur cloison

Non

Composant de la
construction
Partie du
composant

Présence
d’amiante

Chambre 5 (Rdc)

Murs et cloisons
magonnés

Enduits a base de platre
sur cloisons

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

N\ contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu‘.’,!,!ﬁi‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P5

Chambre 5 (Rdc)

(Ofe] [ s[eEEINC[NEW Murs et cloisons
macgonnés

Partie du

complexe platre+peinture
composant P P P

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Chambre 5 (Rdc)

(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés
Partie du
composant

mur porteur béton

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%l,!gggsu"t Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P59

Chambre 5 (Rdc)

Composant de la
P Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chgsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P61

ocal Chambre 5 (Rdc)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre (gaine technique)

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P62

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante

Plan N°
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gegsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 5 (Rdc)

PRELEVEMENT : P63

Composant de la Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non

Plan N° /

Piéce ou Local Chambre 5 (Rdc)

Composant de la L -
Menuiseries extérieures

Partie du Joints d'étanchéité entre
composant menuiserie et structure

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 21 (Rdc)

PRELEVEMENT : P65

Composant de la
P Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Piéce ou Local Chambre 21 (Rdc)

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante

Non
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Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P67

Piece Ell Chambre 21 (Rdc)

Composant de la
P Revétements de sols

Peinture sur béton (murs
extérieurs)

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Piéce ou Local Chambre 21 (Rdc)

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du
composant

mur béton préfabriqué

Présence
d’amiante
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N\ contenant de I'amiante N° : 973057
14/12/2023

Quallconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P69

Piece ocal Chambre 21 (Rdc)

Composant de la S -
Menuiseries extérieures

Partie du Joints d'étanchéité entre
composant menuiserie et structure

Présence Non

d’amiante

Plan N°

LEVEMENT : P70

Piéce ou Local Chambre 21 (Rdc)

Composant de la L -
. Menuiseries extérieures
construction

Joints d'étanchéité entre
Partie du menuiserie et structure
composant Joint mousse entre

menuiserie et structure

Présence Non

d’amiante

Plan N°
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ® 14/12/2023
QUC’lMl’!OCSgQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 21 (Rdc)

(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
construct magonnés

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P71

Plan N°

Piéce ou Local Chambre 21 (Rdc)

(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés
Partie du

composant

mur porteur béton

Présence
d’amiante
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P73

Chambre 21 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,

Composant de la

construction
coffres

Partie du
composant

Colle jaune de Plinthe bois

Présence
d’amiante

Chambre 21 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,

Composant de la
construction

coffres

Partie du
composant

peinture sur cloison

Présence
d’amiante
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P75

Enduits a base de platre
sur cloisons

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Piéce ou Local Chambre 21 (Rdc)

Composant de la
P . Plafonds
construction

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llgegsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P77

ocal Chambre 21 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Composant de la
construction

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre (gaine technique)

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P78
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gegsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P79

Composant de la
construction

artie du
Colles de carrelage
composant

Présence OUI

d’amiante

Revétements de sols

PRELEVEMENT : P80

Sanitaire 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Peinture décoratives
composant Gouttelettes

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul,!ngQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P8

Sanitaire 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Plinthe carrelage
composant

Présence
d’amiante

Sanitaire 1 (Rdc)

de la .
Revétements de sols

Partie du Peintures de sol Peinture
composant grise sur carrelage

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llgegsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P83

Piece ocal Sanitaire 1 (Rdc)

Composant de la
P Faux plafonds

Panneaux et plagues
Panneaux rigides

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Piéce ou Local Sanitaire 1 (Rdc)

Composant de la L -
. Menuiseries extérieures
construction

Partie du
composant

Joint de dormant

Présence
d’amiante
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re
A4

IMMOBILIER

Qualiconsult

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Composant de la

Présence
d’amiante

Plan N°

Sanitaire 1 (Rdc)

Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle sous lino

Non

PRELEVEMENT : P85

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Sanitaire 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Faience

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P8

Sanitaire 2 (Rdc)

Composant de la
P Revétements de sols

Colles non bitumineuses

Colle de lino
Présence NO n
d’amiante
Plan N° /

PRELEVEMENT : P88

Sanitaire 2 (Rdc)

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du
composant

Ragréage rose

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul,!ngQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P89

Sanitaire 2 (Rdc)

Revétements de sols

constructi
artie Peintures de sol Peinture
compos de sol grise
Présence NO n
d’amiante
/

Sanitaire 2 (Rdc)

PRELEVEMENT : P90

Cloisons séches

Composant de la .
P (assemblées,

construction

préfabriquées)
Partie du Enduit a base de platre
composant Lissés+peinture
Présence N on
d’amiante
/
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu‘.’,!,!&‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P9

Escalier (Rdc)

Composant de la R
P Revétements de sols

Partie du Colles non bitumineuses £\ e i s el
composant Colle jaune sous lino

2 20D el - e A ST T 4
Présence bl i v

d’amiante

Non

Plan N° SURE R Rt L

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du
composant

Ragréage rose

A S NI A N A I S S R A T

Présence
d’amiante

Non

P e Y et SR T e T - A T A R AN s
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
|\ contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P93
1

Piece ou Local Escalier (Rdc)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduit a base de platre
Lissés+peinture sur
condamnation du palier

Composant de la |

construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Piece ou Local Facades (Extérieur)

Composant de la
P . Plafonds
construction

Partie du Enduits de lissage a base
composant de platre Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Piece ocal

PRELEVEMENT : P95

Facades (Extérieur)

Composant de la
construction

Facades légeres, murs
rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Partie du
composant

Peinture sur poteau
métallique

Présence
d’amiante

Piece ocal

PRELEVEMENT : P96

Facades (Extérieur)

Composant de la
construct

Facades lourdes y
compris poteaux

Partie du
composant

Revétements plastiques

épais (RPE) RPE marron

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
|\ contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Piece ocal Facades (Extérieur)
(O] ploleENMREMN Facades lourdes y
construction compris poteaux
Partie . . ..
composal

Présence
d’amiante

Plan N°

=]

ocal Facades (Extérieur)

Facades légeres, murs
rideaux, bardages,
panneaux sandwich
Partie du Panneaux panneaux
composant fibreux

Composant de la
construction

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P99

Facgades (Extérieur) ‘%%
AN

(ReCAEW Facades lourdes y
constructi compris poteaux

artie Enduits extérieurs Projeté
compos sur soubassement
Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Facades (Extérieur)

(O]l oL CNEW Facades lourdes y
construction compris poteaux
Partie du

composant

Mur béton

Présence
d’amiante
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

PRELEVEMENT : P

Piece ou Local Chambre 109 (ler étage)

PRELEVEMENT : P102

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 174 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quo,llsgnsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ELEVEMENT : P103

ocal Chambre 109 (1ler étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre en doublage

Présence
d’amiante NO n

Composant de la
construction

Partie du
composant

(O plofo M REM  Murs et cloisons
construction macgonnés

Partie du Peinture sur béton (mur
composant extérieur)

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ® 14/12/2023
QUC’lMl’!OCSgQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 109 (1ler étage)

PRELEVEMENT : P105

Murs et cloisons
macgonnés

mur béton préfabriqué

Présence

d’amiante NO n

Plan N° /

&
PRELEVEMENT : P106

Piece ou Local Chambre 109 (ler étage) i
(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés

Partie du

complexe platre+peinture
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Chambre 109 (1ler étage)

Murs et cloisons

macgonnés

mur porteur béton

Présence
d’amiante

Plan N°

Piece ou Local Chambre 109 (ler étage)

Composant de la
P . Plafonds
construction

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul:g?gSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P109

Piece ou Local Chambre 109 (1ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du . .
peinture sur cloison
composant
Présence NO n
d’amiante
/

Chambre 109 (ler étage)

Murs et cloisons
magonnés
Partie du Enduits a base de platre
composant sur cloisons

Présence
d’amiante

Non

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 178 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P111

ocal Chambre 109 (1ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du . . .
Colle jaune de Plinthe bois
composant
Présence NO n
d’amiante
/

PRELEVEMENT : P112

Chambre 109 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P113

Chambre 109 (1ler étage)

Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence Non

d’amiante

Plan N°

PRELEVEMENT : P11

Chambre 109 (ler étage)

Revétements de sols

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q”‘.’J,!Ss‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P115

Piece ou Local Chambre 130 (1ler étage)

de la ~
Revétements de sols

Partie du Colles non bitumineuses
composant Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

LEVEMENT : P116

Chambre 130 (ler étage)

Composant de la
const i

Revétements de sols

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Composant de la
constructi

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P117
Chambre 130 (1ler étage) V = 3

Murs et cloisons
macgonnés

artie A .
complexe platre+peinture
compos

Chambre 130 (ler étage)

Murs et cloisons
magonnés

Partie du
composant

mur porteur béton

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Chambre 130 (1ler étage)

Menuiseries extérieures
constructi

artie Joints d'étanchéité entre
compos menuiserie et structure
Présence
d’amiante

Non

Plan N°

PRELEVEMENT : P1

Chambre 130 (ler étage)

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité entre
Partie du menuiserie et structure
composant Joints mousse entre

menuiserie et structure

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gegsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Salle de travail (Rdc)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre 2

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Partie du

Panneaux et plagues
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ® 14/12/2023
QUC’lMl’!OCSgQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P123

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre 2

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P124

cal Chambre 130 (1ler étage)

dela
construction
Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture

Plafonds

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 130 (1ler étage)

PRELEVEMENT : P125

tdela
constructi

artie Colles non bitumineuses
compos colle jaune

Présence
d’amiante

Revétements de sols

Non

Plan N°

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Chambre 130 (1ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P128

Sanitaire 1 (ler étage)

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du Colles non bitumineuses
composant colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P129

Piece o cal Sanitaire 1 (ler étage)

Revétements de sols
constructi

artie ;
Ragréage rose
compos

Présence
d’amiante

Plan N° /

Sanitaire 1 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colle silicone de Plinthe
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ® 14/12/2023
QUC’lMl’!OCSgQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Sanitaire 1 (ler étage)

Revétements de sols
constructi

Colles non bitumineuses
colle jaune sous lino
marbré

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Partie du

Dalle béton
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Sanitaire 1 (ler étage)

PRELEVEMENT : P133

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colle jaune de revétement
composant mural

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de ’'amiante N° . 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati conc

erné . Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P135

Sanitaire 1 (ler étage)

Composant de la
construction

Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)

Partie du

composant

Joints entre éléments Joint
badigeons sur conduits
VMC

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

PRELEVEMENT : P136

T y
Sanitaire 3 (ler étage)

Composant de la
construction

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du
composant

Peinture décoratives
Goulttelettes

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsu"t Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P137

Piece ocal Sanitaire 3 (ler étage)
(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
construction macgonnés

Partie .
composa

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Sanitaire 3 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Plinthe carrelage
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P139

Sanitaire 3 (ler étage)

Composant de la
P Revétements de sols

Présence
d’amiante

Plan N°

Composant de la Faux plafonds

Partie du Panneaux et plaques
composant rigides

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P141

Sanitaire 3 (ler étage)

Composant de la
P Revétements de sols

Peintures de sol Peinture
grise sur carrelage

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Sanitaire 3 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llsggsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P143

Chambre 207 (2eme
étage)

Revétements de sols
constructi

artie Colles non bitumineuses
compos Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Chambre 207 (2eme
étage)

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du Primaires d'accrochage
composant gris

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Chambre 207 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colle jaune de Plinthe bois
composant

Présence
d’amiante

Chambre 207 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

peinture sur cloison

Présence
d’amiante
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qucaqlr!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P147

Chambre 207 (2eme

étage)

Murs et cloisons
constructi magonnés

artie Enduits a base de platre
compos sur cloisons
Présence
d’amiante

Non

Chambre 207 (2eme
étage)

dela L L
Menuiseries extérieures

Partie du Joints d'étanchéité entre
composant menuiserie et structure

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul,!ocggSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

Chambre 207 (2éme -
étage)

Menuiseries extérieures
constructi

Joints d'étanchéité entre
Partie du menuiserie et structure
composant Joint mousse entre

menuiserie et structure

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P150

Chambre 207 (2eme
étage)
Murs et cloisons
magonnés
Partie du Peinture sur béton (murs
composant extérieurs)

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 207 (2eme

PRELEVEMENT : P151

étage)

Murs et cloisons
macgonnés

mur béton préfabriqué

Présence
d’amiante

Plan N°

PRELEVEMENT : P152

Piéce ou Local

Chambre 207 (2eme
étage)

Composant de la
construction

Murs et cloisons
magonnés

Partie du
composant

complexe platre+peinture

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chgsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P153

Chambre 207 (2eme
étage)

(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
construct magonnés

Présence
d’amiante

Plan N°

PRELEVEMENT : P154
= Chambre 207 (2eme
Piéce ou Local ) |
étage)
Composaﬁt dela Plafonds
construction

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture
Présence NO n
d’amiante

/
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 207 (2eme
étage)

Revétements de sols
constructi

artie Colles non bitumineuses
compos Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N° /

PRELEVEMENT : P155

Chambre 207 (2eme
étage)

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du
composant

Ragréage gris

Présence
d’amiante

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Chambre 207 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

Colles Faience

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P158
= Chambre 207 (2eme
Piéce ou Local .
étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre (gaine technique)

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 202 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P159

Chambre 225 (2eme T
étage) 3

Composant de la
P Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Chambre 225 (2eme
étage)

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du

Ragréage gris
composant greage g

Présence
d’amiante

Non

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 203 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P
Chambre 225 (2eme
étage)
Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colle jaune de Plinthe bois
composant

Présence
d’amiante

= Chambre 225 (2eme
Piéce ou Local .
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

peinture sur cloison
composant

Présence
d’amiante
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P163

Chambre 225 (2eme
étage)

Murs et cloisons
macgonnés

Enduits a base de platre
sur cloisons

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Chambre 225 (2eme
étage)
(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés
Partie du peinture sur béton (murs
composant extérieurs)

Piéce ou Local

Présence
d’amiante

Non
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A 4
Qualiconsult

re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P165

Chambre 225 (2eme
étage)

Murs et cloisons
constructi magonnés

artie . e
compos

Présence
d’amiante

Plan N°

PRELEVEMENT : P166

Chambre 225 (2eme
étage)

de la L L
Menuiseries extérieures

Partie du Joints d'étanchéité entre
composant menuiserie et structure

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

IMMOBILIER

Qualiconsult

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P1

constructi

Partie du
composant

Présence

d’amiante

Chambre 225 (2eme
étage)

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité entre
menuiserie et structure
Joint mousse entre
menuiserie et structure

Non

PRELEVEMENT : P168

Partie du

composant

Présence
d’amiante

Chambre 225 (2eme
étage)

Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés+peinture

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 225 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

PRELEVEMENT : P169

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P170

Chambre 225 (2éme
étage)

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du Colles non bitumineuses
composant Colle jaune

Piéce ou Local

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gegsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

= Chambre 225 (2éme
Piece ou Local .
étage)

Revétements de sols

Ragréage gris

Présence
d’amiante

Non

Plan N° /

Chambre 225 (2eme
étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre
Bande et enduit de
jointoiement des plaques
de platre (gaine technique)

PRELEVEMENT : P172

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q”‘.’J,!Ss‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre 225 (2eme
étage)

Murs et cloisons
macgonnés

PRELEVEMENT : P173

Partie du

complexe platre+peinture
composant P P P

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Chambre 225 (2eme
étage)

Murs et cloisons
magonnés

Partie du

mur porteur béton
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul,!ocggSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Sanitaire (2eme étage)

Revétements de sols
constructi

artie Colles non bitumineuses
compos colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P175

Sanitaire (2eme étage)

de la .
Revétements de sols

Partie du

Ragréage rose
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P177

Sanitaire (2eme étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du . -
peinture résine
composant
Présence NO n
d’amiante
/

Sanitaire (2eme étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Partie du Enduit a base de platre
composant Lissés sur cloisons

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gegsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P179

Sanitaire (2eme étage)

Composant de la
P Faux plafonds

Panneaux et plagues
rigides

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

- P17

PRELEVEMENT : P180

Sanitaire (2eme étage)

Composant de la L -
Menuiseries extérieures

Partie du

Joints de mastic de vitrage
composant

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%lr!g%gsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P181

Piece ocal Sanitaire (2eme étage)

Présence
d’amiante

Plan N°

Piece ou Local Sanitaire (2eme étage)

Conduits de fluides (air,
(O]l EEINCCREW eau, vapeur, fumée,
construction échappement, autres
fluides)

Joints entre éléments Joint
badigeons sur conduits
VMC

Partie du
composant

Présence
d’amiante
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Qu‘.’,!,!ﬁi‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P183

Escalier (2eme étage)

Composant de la R
P Revétements de sols

Partie du Colles non bitumineuses
composant colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Composant de la .
P . Revétements de sols
construction

Partie du
composant

Ragréage rose

Présence
d’amiante

Non
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N\ contenant de I'amiante N° : 973057
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P185

Escalier (2eme étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduit a base de platre
Lissés+peinture sur
condamnation du palier

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Escalier (2eme étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture blanche
composant

Présence
d’amiante

Non

Plan N°
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
|\ contenant de I'amiante N°: 973057

Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P187

Sanitaire 1 (2éme étage)

Revétements de sols

Colles non bitumineuses
colle jaune sous lino
marbré

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Piece o cal Sanitaire 1 (2éme étage)

Composant de la Sol

Partie du
composant

Dalle béton

Présence
d’amiante
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%llsggsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Sanitaire 1 (2éme étage)

PRELEVEMENT : P189

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colle jaune de revétement
composant mural

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Chambre 321 (3eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

Colles Faience blanche

Présence
d’amiante
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P191

Chambre 321 (3eme
étage)

Menuiseries extérieures
constructi

artie Joints de mastic de vitrage
compos Joint de vitrage PVC
Présence
d’amiante

Non

Bureau (4éme étage -
321)

de la
Poteaux

Partie du Peinture sur poteau
composant métallique

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I’'amiante N° : 973057

H ; 14/12/2023
QUO‘lICO‘nSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P194

" Chambre 322 (3eme
Piece ou Local .
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

Colles Faience blanche

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P195

Chambre 322 (3eme
étage)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits de jointoiement
des plaques de platre

Composant de la
construction

Parti .
S e Bande et enduit de
composant o
jointoiement des plaques
de platre
Présence
d’amiante NO n
/
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
|\ contenant de I'amiante N°: 973057

Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P196

Bureau (4éme étage -
322)

Poteaux

Peinture sur poteau
métallique

Présence Non

d’amiante

Plan N°

PRELEVEMENT : P197

Dégagement 2 (3eme

Piéce ou Local .
étage)

Composant de la Plafonds

Enduits de jointoiement
des plaques de platre

Partie du Bande et enduit de
composant jointoiement des plaques
de platre sur gaine
technique
Présence NO n
d’amiante
/
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Quq‘lwlocgnsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P198

Facades (Extérieur)

Composant de la
constructi

artie Enduits a base de ciment
composant projeté Lissées

Présence OU |

d’amiante

Poteaux

PRELEVEMENT : P199
Facades (Extérieur)

Composant de la
constructi
rtie du
composant

Poteaux

Peinture sur béton

|

Présence :
N ou
|
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

cal

PRELEVEMENT : P200

Facades (Extérieur)

de la
constructio

Eléments associés a la
toiture

Solins ciment

Présence
d’amiante

Plan N°

Piéce o cal

Facades (Extérieur)

Composant de la
construction

Facades lourdes y
compris poteaux

Partie du
composant

Revétements plastiques
épais (RPE) RPE marron

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P202
3 i {,’I i Tl Q",‘“ ,_' , ;

Piece ocal Facades (Extérieur)
(O] ploleENMREWN Facades lourdes y
construction compris poteaux
Partie .

composal

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Facades (Extérieur)

(O]l oL CNEW Facades lourdes y
compris poteaux

Partie du

Béton désactivé
composant

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%lr!g%gsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Facades (Extérieur)

PRELEVEMENT : P204
‘ f . v ‘V’.‘ 4 ’ .

Facades lourdes y
compris poteaux

Enduits extérieurs Projeté
sur soubassement

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

PRELEVEMENT : P205
Bureau (4éme étage - -
321)
Composant de la Plafonds
construction

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante N° : 973057
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Qu%l,!gggsu"t Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P206

Bureau (4éme étage -
322)

Composant de la Plafonds

Enduits a base de platre
Lissés+peinture

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Toiture sur sous-sol semi
enterré (Extérieur)
Etanchéité de toiture
terrasse

Parties planes ou relevés :
complexes asphaltés
Etanchéité asphalte

PRELEVEMENT : P2

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Toiture sur sous-sol semi
enterré (Extérieur)
Etanchéité de toiture
constructi terrasse
Parties planes ou relevés :
complexes asphaltés
Etanchéité asphalte

PRELEVEMENT : P208

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Toiture sur sous-sol semi
enterré (Extérieur)
GEYEM Etanchéité de toiture
terrasse
Partie du Relevés : revétements
composant bitumineux (bandes, Iés.)

Présence
d’amiante

Non
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P2

Escalier (2eme étage)

(ReEAEW  Murs et cloisons
constructi magonnés

artie Enduits a base de platre
compos Lissées

Présence
d’amiante

Non

Plan N° /

Chambre 1 (Rdc -
Logement de fonction)

Revétements de sols
constructi

Partie du Colles non bitumineuses
composant Colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Non

Plan N°
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P2

Chambre 1 (Rdc -
Logement de fonction)

Revétements de sols
constructi

Colles non bitumineuses
Colle jaune de dalles de
sol souples vynile

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT P213
Chambre 1 (Rdc -
Logement de fonction)
CCAEW Murs et cloisons
magonnés
Partie du Enduits a base de platre
composant Lissées sur porteurs

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Placard (Rdc - Logement !
de fonction)

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Partie du Enduit a base de platre
composant Lissés sur cloisons

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P
pisce ou Local wcC (Rdc - Logement de
fonction)

Composant de la

Revétements de sols

Partie du

Ragréage marron
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P2
al WC (Rdc - Logement de
fonction)

Composant de la
P Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

WC (Rdc - Logement de
fonction)

Composant de la
construction
Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés

Plafonds

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I’'amiante N°: 973057

Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P

Chambre 2 (Rdc -
Logement de fonction)

Revétements de sols

Colles non bitumineuses
Colle jaune sous lino

Présence
d’amiante

Plan N°

Non

PRELEVEMENT : P
Piéce ou Local Chambre 2 (Rdc - ' i
Logement de fonction)
Composa_ tdela Revétements de sols
construction

Colles non bitumineuses
Colle jaune de dalles de
sol souples vinyle

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq}:ocg?gsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ELEVEMENT : P2
Picce o cal Chambre 2 (Rdc - 2 ‘
Logement de fonction)

Composant de la
constructi

artie Ragréage gris
compos greage g

Présence
d’amiante

Plan N°

Revétements de sols

PRELEVEMENT : P221

Chambre 1 (Rdc -
Logement de fonction)

dela ~ N
Revétements de sols N
Partie du , . s
Ragréage gris
composant
Présence NO n
d’amiante
/
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq,l:ocgggSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ELEVEMENT : P222

Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)

Revétements de sols

constructi
artie Colles non bitumineuses
compos colle jaune sous lino
Présence
d’amiante

Plan N°

Non

Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)

dela .
Revétements de sols

Partie du
composant

Ragréage rouge

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P224

Salle de bains (Rdc -

Logement de fonction)
(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons

Joints d'assemblage des

carreaux de platre du
tablier de la baignoire

Piece ocal

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)
Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

Colles Faience

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q“%!Sﬁﬂ““ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P226
- x 2 ]

Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)
Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Peinture décoratives
composant Goulttelettes

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non

Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)

Composant de la
construction
Partie du Enduits a base de platre
composant Lissés (couche apparente)

Plafonds

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de ’'amiante N° . 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P228

pisce ou Local Salle de bains (Rdc -
Logement de fonction)

Plafonds

construction

Partie du
composant

Enduits a base de platre
enduit de lissage sur
plafond béton

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P229

Cuisine (Rdc - Logement

Piéce ou Local .
de fonction)

Revétements de murs, i e
Composant de la . . ! |
. poteaux, cloisons, gaines, i B
construction :
coffres 3
3 111
Partie du . il
Colles Faience | i /
composant i e o/
k1 ,/’
” _/ ]
Présence Non , |
d’amiante ;0 i
i |l .
/ [A
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul:g?gSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P230

Cuisine (Rdc - Logement
de fonction)

Poutres et charpentes
constructi

artie Enduits a base de platre
compos Lissés sur poutre béton
Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P2

Cuisine (Rdc - Logement
de fonction)

de la .
Revétements de sols

Partie du

Colles de carrelage
composant

Présence
d’amiante
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Composant de la
construction

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Cave (Sous-sol)

Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)

Calorifuges Enveloppe et
isolant

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Piece (Sous-sol)

Murs et cloisons
magonnés

Enduits a base de ciment
projeté Talochés

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Escalier (Sous-sol)

PRELEVEMENT : P234

Composant de la
P Poutres et charpentes

Peintures décoratives
Peinture sur poutre

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Escalier (Sous-sol)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture blanche
composant

Présence
d’amiante

Non
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A4 contenant de I'amiante

IMMOBILIER

re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

Qu°llconSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Dégagement 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du
composant

Peinture décoratives

Présence Non

d’amiante

PRELEVEMENT : P236
_ | /l
»

Composant de la

Revétements de sols

Partie du

Colles de carrelage
composant

Présence Non

d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
A 4 contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P238

ocal Dégagement 3 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décorative
composant

Présence
d’amiante

Dégagement 2 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décorative
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
|\ contenant de I'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P2

Dégagement 1 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décorative
composant

Présence Non

d’amiante

PRELEVEMENT : P2

Dégagement 3 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décorative
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q”‘.’J,!Ss‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P242

Sanitaire 3 (2éme étage)

Composant de la ~
P Revétements de sols

Partie du

Colles de carrelage
composant

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

ELEVEMENT : P243
Pisce ou Local I?egagement 2 (3eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décorative
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q”‘.’J,!Ss‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Sanitaire 3 (3éme étage)

PRELEVEMENT : P244

Composant de la ~
P Revétements de sols

Partie du

Colles de carrelage
composant

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

Hall (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du Peinture blanche

composant

Présence OUl

d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq!lggnsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Salle de bains (4éme
étage - 316)

Baignoires
constructi g

Plaques souples
bitumineuses antivibratiles
Plagque bitumineuse 1

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non

Salle de bains (4éme
étage - 318)

Baignoires

Plagues souples
bitumineuses antivibratiles
Plaque bitumineuse 1

Partie du
composant

Présence
d’amiante

Non
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re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de ’'amiante N° . 973057
14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ELEVEMENT : P248

Salle de bains (4éme
étage - 323)

Baignoires

Partie du Plaques souples

composant o
P Plagque bitumineuse 2

bitumineuses antivibratiles

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P249

Salle de bains (4éme

Pié Local <
iece ou Local étage - 331)

Composant de la .
. Baignoires
construction

Partie du Plagues souples

composant

bitumineuses antivibratiles

Plagque bitumineuse 2

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I’'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P250

. ' }
Facgades (Extérieur) ‘
Composant de la ;
P Poteaux y
construction
Partie Enduits a base de ciment
composal projeté Lissées

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P25

ocal Facades (Extérieur)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colles Faience jaune
composant extérieure

Composant de la
construction

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q“‘.’,},!&‘.?ﬂs”lt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P253

Salle de musique (Rdc)

Composant de la ~
P Revétements de sols

Panneaux platreux
insonorisants au sol

Présence

d’amiante NO n

Plan N°

Composant de la .
P Revétements de sols

Partie du Colles non bitumineuses
composant Colle jaune de lino

Présence

d’amiante NO n
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q”‘.’J,!Ss‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P255

Dégagement 2 (3eme
étage)

Murs et cloisons
macgonnés

Partie du Enduits a base de platre
composant Lissées

Piece ou Local

Présence
d’amiante

Non

Plan N°

LEVEMENT : P256
Pisce ou Local I?egagement 3 (3eme !
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décoratives
composant

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P2

Dégagement 1 (2éme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Peinture décoratives
composant

Présence
d’amiante

Dégagement 2 (2eme
étage)
Murs et cloisons

magonnés

Partie du

Enduits a base de platre
composant

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P259

Dégagement 3 (2éme
étage)

Murs et cloisons
macgonnés

Piece ocal

Enduits a base de platre

Présence
d’amiante

Plan N°

Piece ou Local Dégagement 2 (ler étage)

(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés
Partie du

composant

Enduits a base de platre

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chgsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P261

Piece ou Local Dégagement 1 (ler étage)

(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
constru magonnés

Partie o A
_ EndUIts ? base de platre
compos

Présence
d’amiante

Plan N°

\UHI‘IVIY[]"
|

PRELEVEMENT : P262

cal Dégagement 1 (Rdc)

(O]l oI EREW  Murs et cloisons
construction magonnés
Partie du

composant

Enduits a base de platre

Présence
d’amiante
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llgegsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P263

Dégagement 3 (Rdc)

(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
macgonnés
Enduits a base de platre
Lissées

Présence
d’amiante

Plan N°

Dégagement 3 (2eme
étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colles Plinthe carrelage a
composant base de ciment

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%llgegsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P265

Dégagement 3 (ler étage)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colles Plinthe carrelage a
composant base de platre

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non

Dégagement 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Partie du Colles Plinthe carrelage a
composant base de ciment

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

N\ contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu‘.’,!,!ﬁi‘.?.ﬂsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P267

< Hall (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Plinthe marbre
composant

Présence OUl

d’amiante

Composant de la .
P : Revétements de sols
construction

Partie du Colles de carrelage Colle
composant de dalles marbre

Présence
d’amiante

Non

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 256 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I’'amiante N°: 973057
Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P269

Facades (Extérieur) e

Composant de la

Escalier de secours

Enduit ciment en sous-
face

Présence
d’amiante

Facades (Extérieur)

de la .
Escalier de secours

Partie du Joint d'assemblage du
composant noyau central

Présence
d’amiante

Non
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Quc’:er!chqult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P271

Facades (Extérieur)

Escalier de secours
constructi

artie du Enduit ciment en sous-
composant face

Présence
d’amiante

T

PRELEVEMENT : P2

Facades (Extérieur)

Escalier de secours
Partie du Joint d'assemblage du
composant noyau central

Présence OUI

d’amiante

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 258 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu%l,!gggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

PRELEVEMENT : P273

Garage 2 (Sous-sol)

(O]l oJolEINCEREE  Murs et cloisons
macgonnés

t . .
artie Enduits de débullage
compos

Présence
d’amiante

Plan N°
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

N\ contenant de I'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Qu‘.’,!,!&?.[!s”lt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Sanitaires: Sondage dans les alleges PVC
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A4 contenant de I’'amiante N° : 973057
. . 14/12/2023
Q“‘.’,},!&‘.?ﬂs”lt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq‘lwlocgnsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Chambre D109: Marquage sur la menuiserie (date)
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul:g?gSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Salles de bains R+4; Faux-plafond lambris PVC non démontable
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<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page1/M10
Dossier N° : 23NMO33827 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 2V08/2023
Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

M| Reference ciient Descripton viuolle | Tochotue |____Prégaraton o
Analyste grilles ou Type
lames
- - - -

001 | POOOD1 - Vide-Sanitaire | Matériau (puhérulent) MgléET 22 B Fibres d’amiante de type
i | 1 (Sous-sol) / Conduit | (beige) ; matériau dur / chrysofle

de ventilation / aération | fibreux de type

Fibras ciment fesas-climet (aris)

(fragments au sol) -

Conduits de fluides (air

eau, vapeur, fumée,

échappement, autres

fluides)
002 | POOO2 - Local Vide Matériau de type peinture “TEQ.II:W‘:I' 152 * Caleination nt. Fbre dumistedetyps
@ | Ordures (Seous-sol) / (blanc) + (haige) ; matineu £ attaque acide chrysatile

Conduit de ventilation / Lﬁ:ﬁ;:‘:":?" dur _(;ﬁmoi:

aération Fibres ciment ) interne

- Conduits de fluides fibres-ciment (gris) traitement)

(air, eau, vapeur,

fumée, échappement,

autres fluides)

003 | POOOS - Pigce Matériau dur fibreu: de type ""TEBLW 172 "|calcination et |  Fibres damiante de type
(Sous-sol) / Conduit de | fibres-cimant {gris) / attaque acide chrysotila
vantilation / aération (méthode
Fibres ciment - ini-_ama de
Conduits de fluides (air - traitemnent) -
eau, vapeur, fumée, Matériau de type peinture - " -7 . Couche{s) non concernéeys)
échappement, autres | (blanc) ; matériau semidur | ! parls damands
fluides) de type enduit (blanc)

004 | PO004 - Piéce Matériau semi-dur (gris) “T%";w; 11 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *

@ | (Sous-sol) / enduit (foncé) ; matériau semi-dur | / attaque acide
plﬁimux sur conduit dae type enduit (plitreux) (méthode
fibres-ciment - (blanc) intarne de
Conduits de fluides (air traitement)
eau, vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N® - 23NM033827

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28
Date de réception : 28/08/2023

Page2/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N ; i Technique Préparation
Description visuelle
dch. Référence client uthisée ! [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - - -
005 | POOOS - Piéce Matériau semi-dur detype | MET © | 12 " Calcination et | Fibres d'amiante de type
2 | (Sous-sol) / Enduits & | #ndutt {cémenteux) ) J attaque acide chrysatile
base de ciment entre | (9ranulaire) (gris) : matériau iméthode
poteaux et poutres - semi-dur (gris) (clair) interne de
Poteaux traitement)
- - - -
006 | POODE - Pigce Matériau semi-dur dotype | MET & 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiarte de type
@ | (Sous-sol) / Enduits a | endut cémentew) | / attaque acide chrysotle
base de ciment entre | (ranulaire) {gris) ; matériau {méthode
poteaux et poutres - taris) (cinin interne de
Poteaux traiterment)
007 | POOOT - Piéce Matériau semi-dur de type MTI!EJTW: 11 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
(Sous-sol) / Joints Joint {chmantoun) ! attaque acide
d'assemblage de (granulaire) (gris) {méthode
parpaings - Murs at interne de
cloisons magonnés traitement)
008 | POO0S - Local Vide Matériau (gris) ; matériau ;%H 112 "| calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
@ | Ordures (Sous-sol) / | semi-dur de type joint attaque acide
Joints d'assemblage de | (cémenteus) (granulaire) (méthode
parpaings - Murs et {aris) interne de
cloisons magonnés traitement)
009 | PO0DY - Piéce Matériau de type peinture MT%L\.!; 11 2 | calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
@ | (Sous-sol) / Dalle bétor | (aris) (fonce) : matériau dur f attaque acide
- Revétements de sols | 9% brpe mertier, béton, {méthode
chape (granulaire) {gris) interna de
traitement)
010 | POO10 - Local Vide Matériau (noir) ; matériau “TEQIG; 11 2 | Caleination et | Fibres damiante non détectées ~
@ | Ordures (Sous-sol) / dur de type mortier, béton, / attaque acide
Dalle béton - chape (granulaire) (gris) {méthode
Revétements de sols intgrna de
traiterment)
011 | POO11 - Dégagement | Matériau do type aluminium | MET = 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées *
@ | (Sous-sol) / Calorifuges | (gris) : matériau fibrews) | / attaque acide
Isolant et enveloppe - (gris) ; matériau fibrews de {méthode
Conduits de fluides (air | pPs 5o Bne) * interne de
eau, vapeur, fumée, (pubvrulent) (gris) traitement)
échappement, autres
fluides)

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cx document r'est aulnrisée que sous sa forme intégrale. il comparte 10
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page3/0D
Dossier N° : 23NMO033827 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client pii utliske ! [Fb prep ] Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
012 | POD12 - Piace Matériau de type aluminium MT%H 11 2 | calcination et | Fibres darmiante non détectées
@ | (Sous-sol) / Calorifuges | (gris) ; matériau de type J attaque acide
Isolant et enveloppe - | Mallage de flores blanc) ; iméthode
. . . matériau fibreux de type int de
Conduits de ﬂundefs (G 1L — (jaune) : matériau La?b;ﬂ:mn
eau, vapeur, fumée, (pulvérulent) (beige)
échappement, autres
fluides)
013 ]| POD13 - Local Matériau (blanc) + {gris) J'“TEQ.I;(\N; 112 * Calcination nt‘ Fibres d'amiante non détectdes *
2) (Sous-sol) / Panneaux (foncé) ; matériau .sami—dur attaque acide
collés vissés ou clougs | fibrewx de type bais, {méthode
Bois/ciment type copaaux (gris) + (beige) interna de
fibralyth - Plafonds traitement)
014 | PO014 - Escalier Matériau de type colle MET o 17 2 “| calcination et | Fibres damiante non détectées
@ | (Sous-sol) / Ragréage | (beige)  matériau semi-dur ! attaque acide
rose - Revétements de | 9¢ ype dalle do sol (rose) {méthode
sols interna de
traiterment)
015 | POO15 - Escalier Matériau souple de type “TEB.I;(\; 152 * Caleination 9; Fibres d'amiante non détectées —
2 | (Sous-sol) / Colles non | revétement de sol (beige) | ! attague acide
bitumineuses colle MtbtaLl 06 /P cold (méthode
(jauna) . matérau semi-dur interne de

jaune sous ling -

de type ragréage (gris) ; I
Revatements de sols matbriau (mamon) traiterment)
016 | POO16 - Escalier Matériau de type peinture “TEQM 172 "|calcination et | Fibres damiante non détectses *
@ | (Sous-sol) / Peinture | (blanc) ; matériau semi-dur | / attaque acide
z - de type enduit (blanc) ; méthode
sur bétan - Plafonds . ‘!”"‘b:'“ de typs i(n merciapred
martier, béton, chape traibe
(granulaire) (gris) atement)
017 | POO18 - Hall (Rde) / Matériau de type peinture ;%H 112 " | Calcination et | Fitres damiante non détectées ~
@ | Enduits & base de (blanc} + (de différentes attague acide
platre Lissées - Murs :mﬁém:;u“ iméthode
i - interne de
et cloisons magonnés @ibirowd) (blanc) ; makiriau iraetment
semi-dur (cémanteu)
(granulaire) (grs)

018 | POO19 - Hall (Rdc) /
@ | Enduits a base de
plitre Lissés - Plafonds
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01

Dossier N° : 23NMO033827
Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 28/08/2023

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Paged/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée | [Nb prap/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture “TEQIO.I; 11 2 | Caleination et | Fibres d'amiante non détectées ~
(blanc) ; matériau semi-dur | / attaque acide
de type enduit (blanc) ; (méthode
matériau (beige) interne de
traiterment)
019 | PO020 - Dégagement 1 | Matériau de type colle J".‘TEQ.II:(\'; 172 . Calcination Et' Fibres d'amiante non détectées
(Rdc) / Celles non (beige) ; matériau semi-dur attaque acide
bitumineuses colle de lype ragréage (Tose) iméthode
jaune sous ling - foncad interne de
Revétements de sols _ traitement) -
Matériau souple de fype = s f = * Couche(s) non concernde(s)
revitement de sol (vert) /- par la demande
020 | POD21 - Dégagement 1 | Matériau de type colle J'“TEQ.II:QF:' 152 * Caleination gt‘ Fibres d'amiante non détectées =
{2) (Rdc) / Ragréage rose (beige) ; matériau sami-dur attaque acide
Revétements de sols | 9¢ '¥Pe ragréage {rose) | {méthode
matériau (blanc) intarna de
traitement)
- > o .. .
021 | PO022 - Chambre 5 Matériau souple de type ?‘T%Lw 15 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
@ | (Rdc) / Colles non revitement de sol (beige) + attaque acide
bitumineuses Colle (rok) ; maklriau de type {méthode
. Ravé colle (jaune) ; matériau interne de
jaune - Revétements di | = © " .
s semi-dur de type ragréage traitement)
3 (gris)
022 | PO023 - Chambre 5 Matériau de type colle :"T%wa 112 [ Calcination of | Fibres damiante non détectées *
@ | (Rdc) / Ragréage gris - | (beige) ; matériau da type attaque acide
Revétements de sols | Peinture (blanc) ; matériau (méthode
semi-dur de type ragréage interne de
(granulaire) (gres) traiterment)
023 | PO024 - Chambre 5 Matériau de type peinture ;"TESH 142 " [ Calcination et | Fibres damiante non détectées *
@ | (Rde) / Peinture sur (beige) + (de différentes attaque acide
béton (murs extérieurs) | Soulewrs) : matériau (méthode
- Murs et cloisons semé-dur (blanc) ; matériau interne de
dur de type mortier, béton, traiterment)
magonnes chape (granulaire) (gris)
024 | PO02S5 - Chambre 5 Matériau de type peinture ;"TEg{(w 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
@ | {Rde) / mur béton (beige) + (de différentes attaque acide
i Soaril lours) | matériau sthode
préfabriqué - Murs et | =" (mé
cleisons maconnés semi-dur (Blnc) ; matériau interne de
¢ dur de type mortier, béton, traitement)
chape (granulaire) {gris)

Touws les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que souws sa forme intégrale_ il comporte 10
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 PageS5/10
Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N® - 23NM033827

Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N i i Technique Préparation
Description visuelle
sch. Référence client pti ulisbe! [WBpren] NE Résulats
Analyste | grilles ou Type
lames
025 | POD26 - Toiture R+4 Matériau (beige) ; matériau “T%Tm; 11 2 | calcination et | Fibres darmiante non détectées
@ | (Extérieur) / Joints somi-dur de type joint J attaque acide
entre éléments Joint (beige) ; mabériau (méthade
badigeon sur conduits | (PUMeriem (nein interne de
WMC - Conduits de traitement)
fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)
026 | POO27 - Toiture R+4 Matériau (pulvérulent) “ggsl: 172 "| calcination et | Fitres damiante non détectées
@ | (Extérieur) / Parties | (marron) ; matériau soupie | / attaque acide
planes : revétements blturrine: ol ; makiia {méthode
bitumineux (bandes, (aris) interne de
lés.) Etanchéité traitement)
monocouche -
Etanchéité de toiture
terrasse
027 | POO28 - Toiture R+4 Matériau de type mousse MITEQ'[(‘“":II 172 "| calcination et | Fibres damiante non détectées
@ | (Extérieur) / film (jaune) ; materiau de type | / attaque acide
métallisé - Etanchaita | colle (beige) ; matériau de {méthode
de toiture terrasse W.’.hm"““ faris) . interne de
matériau de type colle traitement)
(jaune) | matériau (noir)
028 | PO029 - Toiture R+4 Matériau de type mousse MT%Tm;r 14 2 "| calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
@ | (Extérieur) / Isolant (jaune) ; matériau jnoir) | / attaque acide
mousse - Etanchéité (méthode
de toiture terrasse interne de
traiterment)
029 | POO30 - Toiture R+4 Matériau semi-dur (beige) ; MT%H 172 | calcination et | Fitves damiante non détectées *
2) (Extérieur) / Parties ma!eiriau sa:u!:iu biturnineux / attaque acide
planes : pare-vapeur - | (noir) . matériau de type {méthode
Etanchéité de teiture ciisas flanc) ; matbia interne de
terrasse (ans) traitement)
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Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N* : 23NM033827

Référence dossier Client: 973057

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28
Date de réception : 28/08/2023

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Page6/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N ; i Technique Préparation
Description visuelle
sch. Référence client pti ulisbe! [WBpren] NE Résulats
Analyste | grilles ou Type
lames
CEP PO031 - Toiture R+4 | Matériau de type aluminium MT%H 11 2 | calcination et | Fibres darmiante non détectées
{Exféneur} ! Releveés : (gris) ; matériau scuple ! altaque acide
revétements biturnineux (noir) {fibreux) {méthode
bitumineux (bandes, (collant) ; matériau (baiga) ———
les.) relevé metallisé - traltement)
Etanchéité de toiture
terrasse
031 | PDO32 - Toiture R+4 Matériau sermi-dur (beige) + ;.‘TEB-[(‘U‘; 172 "| Calcination et | Fibres damiante non détectées ™
@ | (Extérieur) / Parties (marron) | matériau souple attaque acide
planes - revatements bituminewx (noir) {collant) {méthode
bitumineux (bandes, im_arna da
lés.) Etanchéité traiterment)
menocouche -
Etanchéité de toiture
terrasse
032 | PO033 - Toiture R+4 Matériau de type mousse MT%TKV: 17 2 "| caleination et | Fibres darriante non détectées *
@ | (Extérieur) / film (blanc) ; matériau de typs | / attaque acide
métallisé - Etanchaite | Mminium (gris) ; matériau {méthode
. de type colle (jaune) ; int de
de toiture terrasse malériau {noir) ;r a?t?:ne o
033 | PO034 - Toiture R+4 | Matériau de type colle “TEQM 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
@ | (Extérieur) / Isolant [ Gaune) ; materiau ge type | / attaque acide
mousse - Etanchéité mousse (jaune) (clair) (méthode
de toiture terrasse rratériau (noir) interne de
traitement)
034 | POO3S - Toiture R+4 Matériau de type mousse HTEBL‘L":' 152 * Calcination at‘ Fibres d'amiante non détectées ~
@ | (Extérieur) / Parties | (blanc) : matériau marron) ;| / attaque acide
planes : pare-vapeur - | matériau semi-dur (méthode
Etanchéité de toiture ‘““:‘."?'"““} {;m} ’ interne de
terrasse matiriau (gria traitement)
035 | PO036 - Toiture R+3 Matériau souple bitumineux | MET © 142 "[Calcination et | Fibres damiante non détectées *
@ | (Extérieur) / Parties (neir) {callant) ; matériau / attaque acide
planes : revétements | (Pulvérulent) (marron) {méthode
bitumineux (bandes, iniPma de
lés.) Etanchéité traitement)
menocouche -
Etanchéité de toiture
terrasse
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq!lggnsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page7/10D
Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N® - 23NM033827

Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® " i Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée ! [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- L] - -
036 | POO37 - Toiture R+3 Matériau de type aluminium MT%LW 1/ 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
@ | (Extérieur) / film (gris) ; matériau de type J attaque acide
métallisé - Etanchaite | colle (aune) ; matériau {méthode
de toiture terrasse Mbrewx) (mamon) ; matérisu interne de
o) traiternent)
037 | POO38 - Toiture R+3 Matériau de type colle MTEQIW‘:' 172 * Calcination gt. Fibres d'amiante non détectées
@ | (Extérieur) / Isolant (beige) ; matériau de type | / attaque acide
mousse - Etanchéité moussa (aune) (clai) | (méthode
de toiture terrasse matériau (nein interne de
traitement)
038 | POO39 - Toiture R+3 Matériau (pubvéruent) MT%L\'; 172 7| Caleination et | Fibres d'amiante non détecties *
@ | (Extérieun) / Parties (marron) ; matériau semi-dur| | altaque acide
plams : pare-vapeur - (noir) ; matériau (gris) (méthode
Etanchéité de toiture ir'rt.ama de
terrasse traitement)
039 | POO40 - Toiture R+3 Matériau de type aluminium M‘I'EsTrw; 1/ 2 " Calecination et‘ Fibres d'amiante non détectées ~
@ | (Extérieur) / Relevés ; | (@ris)  matériau souple ! attaque acide
revétements hiuq‘i.mm (nair) {collant) ; (méathode
bitumineux (bandes, makiriau (marror) interne de
I‘és.] relevé matallisé - traitement)
Etanchéité de toiture
terrasse
040 | PO041 - Toiture R+3 Matériau (beige) ; matériau J}‘T%Lu; 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
2| (Extérieur) / Joints semi-dur de type joint attaque acide
entre éléments Joint (blanc) ; matériau de type {méthode
badigeon sur conduits | PEIUre (blanc) + (beige) ; interne de
YWMC - Conduits de malériau (gris) traitement)
fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'amiante N° : 973057

14/12/2023
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page8/10
Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N® - 23NM033827

Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0:’1 Pﬂﬂd-? - Tolture 31'3 Matériau (marron) ; matériau MTE'QLV: 152 B Calcination el? Fibres damiante non détectées
(Extérieur) !_Farhas souple Bitumineux (noir) ! attaque acide
pllanels : revatements {collant) (méthode
bitumineux (bandes, interne de
lés.) Etanchéité trakement)
monocouche -
Etanchéité de toiture
terrasse
042 | P0043 - Toiture R+3 | Matériau (noin) . matériau de| MET ® 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées ~
@ | (Extérieur) / film type mousse (blanc) ; ! attaque acide
métallisé - Etanchéits | matériau (beige) (méthode
de toiture terrasse interne de
traitement)
043 | PO044 - Toiture R+3 Matériau (noir) . matémau de JPTEBLV: 1/ 2 * Calcination et‘ Fibres d'amiante non détectdes *
2| (Extérieur) / Isolant type aluminium (gris) . attaque acide
mousse - Etanchéité rnatériau (marmon) | matériau (méthode
de toiture terrasse (orange) interne de
traitement)
044 | PO045 - Toiture R+3 Matériau de type mousse “TEQIW‘:' 142 * Calcination gt. Fibres d'amiante non détectées
@ | (Extérieur) / Parties (blanc) ; matériau de type | / attaque acide
. _ . lba (jauna) ; matériau sthode
planes : pare-vapeur co (mé
Etanchéité de toiture ‘;M" {noir) ; matérau interne de
(beige) p
terrasse traitement)
045 | POO4S - Toiture R+3 Matériau souple bitumineux “T%M 12 *| Calcination ot | Fibres diarriants non détectées *
@ | (Extérieur) / Tampon | (noir) @ranulaire) ; matériau | / altacue acids
antivibration - Groupe {gris) + (blanc) (méthode
YMC interne de
traitement)
046 | PO04T - Toiture R+1 Matériau sermi-dur (baige) | ""T%Tm; 112 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
@ | (Extérieur) / Parties matériau souple bitumineux | ! attaque acide
planes ou relevés : (noir) (collant) ; matériau (méthode
complexes asphaltés - (blanc) interne de
Etanchéité de toiture traitement)
terrasse
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq,llocgnsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01
Dossier N* : 23NM033827

Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28
Date de réception : 28/08/2023

Page9/10
Date d'analyse : 29V08/2023

- "
;:h_ Référence client Description visuelle | Technidue — J'::“’“““ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0;7" {P:ft:?i;ut??g;::éis | Matériau de type aluminium JPT%H 17 2 “| Calcination et | Fibres diamiants non détectées "
N : (grig) | matérau souple attaque acide
r‘f“‘?mm biturnineux (neir) {collant) ; (méthode
bitumineux (bandes, matériau (gris) ; matériau intarne de
lés.) relevé metallique - | (fibrews) {blanc) traitement)
Etanchéité de toiture
terrasse
048 | POD49 - Toiture R+1 Matériau sermi-dur (marmon) ; MTEB-{(\": 172 " Calcination at‘ Fibres d'ariante non détectées ™
@ | (Extérieur) / Parties | matériau (pubvérulent) (gris) | / attaque acide
planes ou relevés : ; atériau souple bilumineux (méthode
complexes asphaltés - (noi) interne de
Etanchéité de toiture traitement)
terrasse
049 | POOSO - Toiture R+1 Matériau semi-dur (noir) ; MTEQ.II:{U:I' 102 " Calcination Et. Fibres d'amiante non détectées
@ | (Extérieur) / forme de matériau semi-dur (gris) + £ attaque acide
pente granuleuse - (blanc) {méthode
Etanchéité de toiture interne de
terrasse traktement)
050 | POO51 - Toiture R+1 Matériau de type mousse MTES.I;(‘I.'; 1§ 2 | cCalcination at | Fibres d'amiante non détectées *
@ | (Extérieur) / Isolant - | Gaune) ; matériau (marron) :| / attaque acide
Etanchéité de toiture matiiau (nod) {méthode
terrasse interne de
traiternent)
Observations) échantifon{s)
(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le fibro-ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence. en raison du risque
d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
{2) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniguement inseparables.
Observation|s) couche(s)
U] Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniguement inséparables,

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,
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Quc’:Ml’!ocmsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page10/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n‘ont pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour lanalyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essail peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables*™ inférieure a la limite de détection, ** Pour étre optiquement

observable, une fibre doit avoir une larg péri a 0,2 micrométre (um)" ; “Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'echantifion objet de 'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matéraux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses fusives. Toutefois, conformément a son offre et a larrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du Ter octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18)

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,
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Estelle Riberon

Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-100166-01
Dossier N° : 23NM033839

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 H&ROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27

Date de réception : 28/08/2023

Page1/10
Date d'analyse : 2V08/2023

N Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client pti aiinie (NS s THE Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | POOS2 - Toiture R+1 | Matériau (ianc) ; matériau | MET ® | 1/ 2 "|Calcination et | Fibres damiante non dstectées *
™ | (Extérieur) / Parties | souple bitumineux (noi); | / attague acide
planes : pare-vapeur - | Matériau semi-dur (méthode
Etanchéité de toiture (granulaire) (gris) + interne de
terrasse RS traitement)
002 | POOS3 - Toiture R+1 Matériau (gris) ; matériau de “.FQH 1752 * Calcination a; Fibres d'amiante non détectées ~
(Extérieur) | Relevés : | type aluminium (gris) ; / attaque acide
revataments matériau souple bitumineux (méthode
biturminew (bandes (noir) (collant) (fibrew)(i) interne de
I,és.} relevé métallisé - traiternent)
Etanchéité de toiture
terrasse
003 | POO54 - Chambre 5 Matériau de type peinture “T%H 17 2 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
™ | {Rdc) / Colle jaune de | (beige) + Gleu) ; matériau | / attaque acide
@ | Plinthe bois - (beige)  matériau semi-dur (méthode
- fibreux de type bois, interne de
Revetementls de murs, copanint (belgel ; madiriey ralinmting)
po?eaux, cloisons, de type colle (jaune) :
gaines, coffres matériau (beige)
004 | POOSS - Chambre 5 Matériau de type peinture .:.‘TEQ.I;(\'; 112 * Caleination g; Fibres d'armiante non détectéas ©
M| (Rde) / peinture sur (beige) ; matériau semi-dur attaque acide
cloison - Revétements | 9 fype enduit (platreux) {méthode
de murs, poteaux, (blanc) intarne de
cloisans, gaines, traiternent)
coffres
005 | POOS6 - Chambre 5 Matériau semi-dur de type MCI‘E']:’BJ 1,2 * Calcination nt‘ Fibres d'amiante non détectées
(Rdc) / Enduits & base | enduit (poudreux) (plitreux) | / attaque acide
de platre sur cloisons - | #8n< (méthode
Murs et cloisons interne de
nﬂawnnés traiternent)

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01

Dossier N° : 23NMO033839
Référence dossier Client:97 3057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 28/08/2023

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page2/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client pii utliske ! [Fb prep ] Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
{:?F POGSE =Sl S Matériau de type peinture MT%LU': 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
{Rﬁdc} / mlmplexe (boige) + (beige) (foncé) | / ataque acide
platre-+peinture - Murs | matériau semi-dur de type (méthode
et cloisons magonnes enduit (plitreux) (blanc) ; interne de
matériau (gris) traitement)
007 | POOS8 - Chambre 5 Matériau dur de type J".‘TEB.II:(\":' 172 ‘ Calcination ef | Fibres d'amiante non détectées *
(Rde) / mur porteur merther, Biiton, chape attaque acide
béton - Murs et {granuilaire) (gris) (méthode
cloisons magonnés interne de
traitement)
Matériau de fype peinfure = * = f - * - - Couche{s) non concernée(s)
(blanc) + (beige) ; maténau /- par la demande
semi-dur de type enduil
(Blanch
008 | POD59 - Chambre 5 Matériau de type colle “T%M 112 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
™ | (Rdc) / Colles non (aune) : materiau (beige) : | / attaque acide
bitumineuses Colle malériau serri-dur de type (méthode
: raage (granulaire) (gris) interne de
jaune - Revatements di | ™2 ints
sols . matériau (nair) traitement)
009 | POOBO - Chambre 5 Matériau de type colle “TEQIW‘:' 142 * Calcination gt. Fibres d'amiante non détectées
{1 (Rdc) / Ragréage gris - (jaune) ; matériau semi-dur / attaque acide
s de type ragréage méthode
PARRISHASIALS K St (granulaire) (gris) ; matériau ir;ﬂ:arna de
de type peinture (gris) ; traitement)
rnatériau de type painture
(blanc)
010 | POOB1 - Chambre 5 Matériau de type peinture MT%L\.!; 142 "| Calcination et | Fibres damiante non détecties
1) (Rdc) / Enduits de (beige) . matériau semi-dur / attaque acide
jointoiement des de yp_e endult (blanc) | (méthode
plaques de plétre malnnau.souﬂ;ﬁhm; EPB. interne de
!:xa_lnda et enduit de ﬁaﬁi-ﬂ&ﬂ ' traitemant)
jointoiement des enduit (plitreux) (blanc)
plagues de platre
(gaine technigue) -
Cloisons séches
(assembléas,
préfabriquées)

Touws les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que souws sa forme intégrale_ il comporte 10
page(s). Les nésultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' roac
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01

Dossier N° : 23NMO033839
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Page3/0D

Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- L] - -
011 | POOG2 - Chambre 5 Matériau dur de type MT%LW 1/ 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
(Rdc) / Colles Faience | simentcolie (beige) | ! attaque acide
- Revétements de matériau de type peinture {méthode
murs, poteaux, Lheiﬂa; ; '::tir::';.sam"r interne de
cloisens, gaines, o type sndul (beige i - traitement) .
coffres Matériau dur de type - -f - = Couche(s) non cancernées)
carrelage, faience (blanc) ; /- par la demande
malénau dur de type joint
ciment {blanc)
012 | PO0B3 - Chambre 5 Matériau de type peinture JPT%M 17 2 " | calcination ot | Fibres damiante non détectées *
M | {Rdc) / Enduits a base | (blanc) + (beige) ; matériau attaque acide
de platre semi-dur de rypo anduit (méthode
Lissés+peinture - (platreux) (boige) interne de
Plafonds traiterment)
013 | PODB4 - Chambre 5 Matériau de type peinture JPTEBLV: 102 * Calcination et‘ Fibres damiante non détectées
M| (Rde) / Jeints (Beige) | matériau souple de attaque acide
d'étanchéité entre type joint (blanc) ; matériau {méthode
menuiserie et structure | (PUMETUent (marren) interne de
- Menuiseries traitement)
extérieures
014 | POO6S - Chambre 21 | Matériau de type colle L 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées ™
(Rdc) / Colles non (jaune) ; matériau semi-dur / attaque acide
bitumineuses Colle dotype ragréege (méthode
jaune - Revétements di (granulaire) (gris)(i) inhlama da
sols traitement)
Maténau souple de fype - " =f = " = * Couche(s) non concernée(s)
revétement de sol (gris) + !- par la demande
(noir)
015 | POOBE - Chambre 21 Matériau de type colle MTI!E;LV: 11 2 | calcination et | Fibres damiante non détectées *
M | (Rdc) / Ragréage gris - | (aune) ; matériau de type J attaque acide
Revétements de sols | Peinture (Blanc + (beige) . {méthode
matériau semi-dur de type intarna de
ragréage (granulaire) {gris) traitement)
. matériau sermi-dur (gris)
(elair)
016 | POOBT - Chambre 21
M| (Rde) / Peinture sur
béton (murs extérieurs)
- Revétements de sols
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page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux obets teis qu'ils ont éié regus et ne concement que les objets soumis & l'essal. Seules certaines
prestations rapporibes dans co docurment sont couveries par Facerbdtation. Eles sont identifides par le symbale *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord -Ouest CEBAT
Biltimant B1 1284, rue Achille PERES
F-55640 Dunkergue, FRANCE

Tibl: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 68 T2 80 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: v ewrofins framiante/aralyses
S.A5 aucapital de 7 500€ RCS DUNKERGQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

676 293

ACCREDITATION N
1- 1935
Portée disponible sur
www cofrac. fr

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 279 sur 342

cofrac

ESSAIS




re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01
Dossier N* : 23NM033839

Référence dossier Client:97 3057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27
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Paged/10
Date d'analyse : 29V08/2023

N* . § Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée ! [Nb prop Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture “TEQIO.I; 11 2 | Caleination et | Fibres d'amiante non détectées ~
(beige) + (blanc) ; matériau | / attaque acide
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matérau dur de intarne de
type mortier, béton, chape traitement)
(granulaire) {gris)
017 | POOBS - Chambre 21 Matériau de type peinture ;"‘T%Tm; 172 "|Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(1) (Rdc) / mur béton (beige) | matariau semi-dur attaque acide
préfabriqué - da type *:"”‘ (blanc) | (méthode
mabbriau dur de ype interne de
Revéterments de sols tier, béiton, chape iraeement
(granulaire) {gris)
018 | FDOBY - Chambre 21 Matériau souple de type joint| MTEB-I;(\'; 142 * Calcination g; Fibres d'amiante non détectées ~
(Rdc) / Joints (blanc) ; matériau ! attaque acide
d'étanchéité entre (pubvérulent) (beige)(® {méthode
menuiserie et structure ini?ma de
- Menuiseries . traiterment) -
extérieures Maténiau de type peinture - o - Couchefs) non concernéeis)
(beige) f par g demande
019 | POO70 - Chambre 21 Matériau (beige) ; matériau :"T%M 11 2 | calcination et | Fibres damiante non détoctées *
M | (Rde) | Joints souple da type joint (collant) attaque acide
d'étanchéité entre (gris) (méthode
menuiserie et structure interne de
Joint mousse entre traiterment)
menuiserie et structure
= Menuiseries
extérieures
020 | POO71 - Chambre 21 Matériau de type peinture ?‘T%H 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
M | (Rdc) / complexe (bleu) + (baige} + (crange) ; attaque acide
platre+peinture - Murs | Makériau semi-dur de type iméthode
i enduit (blanc) | matériau interna de
et cloisons magonnés | oo Pl by
(granulaire) (gris)
021 | POO72 - Chambre 21 Matériau dur de type ,.".‘TI‘EQLW 172 "|Calcination ef | Fibres damiante non détectées
(Rdc) / mur porteur moitier. bélon. chape attaque acide
béton - Murs et (granulaire) (gris) (méthode
cloisons magonnés interne de
traitement)
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PageS5/10
Date d'analyse : 29/08/2023

N*® Technique Préparation
De on visuelie
éch. Référence client scripti wiisbe! [NDprepT ™G Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture s e - °| couches) non née(s)
(bleu) + (beige) ; matériau A par la demande
semi-dur de type enduit
(plétreux) (blanc)
- - -
022 [ PO073 - Chambre 21 | Matériau de type peinture | MET © 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
™ | (Rdc) / Colle jaune de | (beige) + vert)  matériau | / attaque acide
Plinthe bois - semi-dur fibreux de type (méthode
< bois, copeaux (beige) . interne de
Revetement; de murs, rrabietani da S SOl raliament
po!eaux, cloisons, (jaune) ; matériau souple
gaines, coffres fibreux de type papier,
carton (gris) + (beige)
023 [ PO074 - Chambre 21 Matériau de type peinture MTEQ1I.<V\.I 1,2 * Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
™ | (Rdc) / peinture sur (beige) + (de différentes / attaque acide
cloison - Revétements | couleurs) . matériau (méthode
d t semi-dur de type enduit interne de
¥ YRR ROpAh (poudrewx) (plitreux) (bleu) tratoment)
cloisons, gaines,
coffres
024 P0O75 - Chambre 21 | Matériau semidur dotype | MET ° | 12 *| Calcination et | Fibres damiante non détectées *
(Rdc) / Enduits & base | endutt (plitreux) (bleu) attaque acide
de platre sur cloisons - | (¢ain (méthode
Poteaux interne de
traitement)
Matériau de type peinture _' . -/ - * - " Couche(s) non concernée(s)
(beige) / par la demande
025 | POO76 - Chambre 21 Matériau de type peinture MTEQTKV\; 172 * Calcination eg' Fibres d'amiante non détectées ~
™ | (Rdc) / Enduits & base | (blanc) + (beige) ; matériau | / attaque acide
de platre semi-dur de type enduit (méthode
- Lis:és+peinture - Oilbwng o) interne de
Plafonds traitement)
026 | PO077 - Chambre 21 Matériau dur de type MT%TKV\.I 17 2 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(Rdc) / Colles Faience | carelage, faience (blanc) / attaque acide
- Revétements de en traces ;| matériau dur de (méthode
type ciment-colle interne de
ot (granulaire) (beige) ol
oisons, gaines, matériau de type peinture
coffres (beige) + (vert) ; matériau
semi-dur (plitreux) (blanc)
(0
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur d de. La repeod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 10
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Date d'analyse : 29V08/2023

N i i Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée ! [Nb prop Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type joint = N - f - * - 3 Couche{s) non concerndeys)
ciment (blane) ; maténiau I par la demande
de lype peinture (beige)
027 | POO78 - Chambre 21 Matériau de type peinture JPT%H 102 *| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
| (Rdc) / Enduits de (beige) + (blanc) ; matériau attaque acide
jointaiement des semi-dur de type sndull iméthode
placues de platre (blanc) ; matériau souple interne de
bande et enduit de (loreas: o type pagar. traitement)
- carton (beige) ; matériau
jointoierment des semi-dur de type enduit
plagques de platre (blanc) ; matériau souple
(gaine technigue) - fibreux de type papier,
Cloisons séches carton (mamon) ; matériau
{assemblées, “r‘"’ de type piditre
préfabriquées) {blanc)
Ll L] - *
028 | POOTS - Sanitaire 1 Matériau semi-dur oS 172 | calination et Fibres d'amiants de type
O [ (Rde) / Colles de (granulaire) (blanc) ; J attaque acide chrysatile
carrelage - rriatériau sarni-dur (méthode
Revétements de sols | (@™nuieire) (aris) interne de
traitement)
029 | POOBO - Sanitaire 1 Matériau de type peinture | MET © 17 2 " cCalcination et | Fibres d'amiante non détectées *
) | (Rde) / Peinture (beige) + (de différentes | / altaque acide
décoratives coulsLEs]) | mataned imithode
Gouttelettes - semi-dur de type enduit interne de
Revataments de mura, | San<) : mebtiau sami-dur traitement)
: | (eémenteux) (granulaire)
poteaux, cloisons, (gris) (foncé)
gaines, coffres
- - * " ) : .
030 | POD81 - Sanitaire 1 Matériau dur de type HT%LW 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
(L} {Rdc} I Colles Plinthe camelage, faience (tachabd) Jl attaque acide
carrelage - (beige) ; matériau dur de (méthade
- type ciment-caolle interne de
Revetenwn:g de murs, | o nulsire) (ianc) : traitement)
poteatix, cloisons, matériau semi-dur (gris) ;
gaines, coffres makériau (belge)
031 | POOB2 - Sanitaire 1 Matériau de type peinture | MET © 112 "[Calcination et | Fibres damiante non détectées *
| {Rde) / Peintures de (gris) ; matériau semi-dur ! attaque acide
sol Peinture grise sur (blanc) ; matériau (beige) ; {méthode
carrelage - mabériau sam-dur (gris) interne de
Revétements de sols traitement)

Touws les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que souws sa forme intégrale_ il comporte 10
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Page7/10D
Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - bl -
032 | PODB3 - Sanitaire 1 Matériau de type peinture MT%LW 1/ 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
" | (Rdc) / Panneaux et (blanc) ; matériau semi-dur | / attaque acide
fibreux de type méthode
plagues Panneaux ) {
L c fa fonds (ba ;
rigides - Faux plafonds e pls (beige) interne de
traitement)
033 | PODB4 - Sanitaire 1 Matériau (blanc) ; matériau “TEB.II:(\":' 172 * Calcination gt. Fibres damiante non détectées ~
(Rdc) / Joint de souple de type joint (noir) ;| / attaque acide
dormant - Menuiseries | mMatériau (pulvérulent) (gris) (méthode
extérieures interne de
traitement)
034 | PO08S - Sanitaire 1 Matériau seuple de type RO 17 2 " Calcination et | Fibres d'amiante nan détectées *
0 | (Rde) / Colles non revitement de sol (beige) : | / attaque acide
bitumineuses Calle rakirial) de lype colle {méthode
sous lino - auina) ; makbriad (grie) an interne de
tra X
Revétements de sols = traiterment)
035 | PO0BS - Sanitaire 1 Matériau dur de type MET ~ 112 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
(Rdc) / Colles Faience | ciment-colle (granulaire) ! attaque acide
- Revatements de (blanc) ; matériau semi-dur (méthode
(granulaire) (gris) ; matériau interne de
murs, poteaux, mi-d il inte
cloisons, gaines, Somidr pegnfl - traitement) .
coffres Matériau de lype peinture - - f - - Couche(s) non concernées)
(gris) ; matériau souple /- par la demande
(blanc) | matériau souple
fibvewx de fype papier,
carten (beige) | maténau
dur de fype camelage,
faience (blanc)
036 | PO0B7 - Sanitaire 2 Matériau souple de type MET * 17 2 *| calcination ef | Fibres damiante non détectées *
1) (Rdc) / Celles non revitemant de sol (tachetd) | attaque acide
bitumineuses Colle de | (o™ - matériau de type {méthode
. _ - colle (jauna) ; matériau interne de
Im:: Revétements de semi-dur de type ragréage eirlrir}
sels (rose) en traces
037 | POOBS - Sanitaire 2 Matériau da type colle ;’T%H 112 " [Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
M | (Rdc) / Ragréage rose | (beige) ; matériau semi-dur attaque acide
Revétements de sols | 3¢ '¥pe ragréage {rose) (méthode
(fancé) interne de
traitement)

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10
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N* De on lie Tmm P l‘pltaﬂon
éch. Référence client scription visue tisée) [TorepT Mo Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - -
038 | PO089 - Sanitaire 2 Matériau de type peinture MT%TKV\.I 1/ 2 |Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
M | (Rdc) / Peintures de (gris) + (beige) ; matériau / attaque acide
sol Peinture de sol semi-dur de type enduit (méthode
grise - Revétements de | (Patrew) (blanc) ; matériau interne de
(beige) traitement)
sols
039 | PO0S0 - Sanitaire 2 Matériau de type peinture rTEQTKV\'I 112 * Calcination 91' Fibres d'amiante non détectées ©
™ | (Rdc) / Enduit a base | (blanc) ; matériau semi-dur attaque acide
ge pl)atre de typo enduit (platreux) (méthode
Lissés+peinture - (beige) interne de
Cloisons séches traitement)
(assemblées,
préfabriquées)
040 | PO091 - Escalier (Rdc) | Matériau souple de type I"‘TEQTKW 1/ 2 " Calcination ot | Fibres damiante non détectées *
| / Colles non revétement de sol (beige) . attaque acide
bitumineuses Colle matériau de type colle (méthode
jaune sous lino - (Jaune) ; matériau semi-dur interne de
Revétements de sols | ¢ P® 29reege (0se) traitement)
041 | PO092 - Escalier (Rdc) | Matériau semi-dur de type MTEQTKv; 1/2 * Calcination ot' Fibres d'amiante non détectées *
! Ragréage rose - ragréage (granulaire) (rose) | / attaque acide
Revétements de sols (méthode
interne de
traitement)
042 | PO093 - Escalier (Rdc) | Matérisu de type peinture | MET * | 1/ 2 *| Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
M | / Enduit a base de (blanc) + (jaune) ; matériau YN attaque acide
latre Lissés+peinture | Semi-dur de type enduit (méthode
:ur condamna?iin R B e S tidgonmebisn.ng interne de
li Cloi fibreux de type papier, traitement)
palier - Cloisons carton (blanc) ; matériau
séches (assemblées, semi-dur de type enduit
préfabriquées) (blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) . matérau
semi-dur de type plitre
(blanc)
043 | PO094 - Fagades Matériau de type peinture MTES'IIT(V\.I 172 * Calcination ot' Fibres d'amiante non détectées *
() | (Extérieur) / Enduits de | (orange) + (bleu) ; matériau / attaque acide
lissage a base de Semi-Qur de type encut (méthode
platre Lissés+peinture - | (PHtrew) (bianc) interne de
Plafonds traitement)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur d de. La repeod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 10
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Page9/10
Date d'analyse : 29V08/2023

N ; i Technique Préparation
Description visuelle
sch. Référence client pti ulisbe! [WBpren] NE Résulats
Analyste | grilles ou Type
lames
044 | POOYS - Facades Matériau de type peinture “T%Tm; 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
™ | (Extérieur) / Peinture | (orange) + (de diférentes | / attaque acide
sur poteau métallique - | Soulewrs) : matériau (méthade
Facades légéres, murs “:hm" de type enduit interne de
rideaux, bardages, (blanc) traiternent)
panneaux sandwich
045 | PO096 - Fagades Matériau de type peinture | MET_ * 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées ~
0 | (Extérieur) / (beige) + (gris) ; matériau | / attaque acide
Revétements dur de type mn!'tiat, bl_é‘lun, (méthode
plastiques épais (RPE) | e (ranulaire) (gns) interne de
RPE marron - Fagades traiterment)
lourdes y compris
poteaux
046 | PODST - Fagades Matériau de type peinture MT%TKV: 172 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détecties *
M | (Extérieur) / Béton (beige) : matériau ®lanc) ; | / attaque acide
désactivé - Facades matériau dur de type {méthode
lourdes y mmg’;is ortier, bétan, chape interne de
puteal.n: (granulaire) (gris) traitement)
047 | POO9S - Fagades Matériau (blanc) ; matériau JPT%M 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détecties
() | (Extérieur) / Panneaux | semédur (granulaire) attaque acide
panneauy fibreux - (fibre ) (gris) {méthode
Facades légéres, murs interna de
rideaux, bardages, traitement)
panneaux sandwich
048 | PO09Y - Fagades Matériau de type peinture MT%M 1) 2 " Calcination at. Fibres d'amiante non détectées
™ | (Extérieur)  Enduits | (beige) ; matériau blanc) ; | / attaque acide
extérieurs Projeté syr | Matériausemi-dur {méthode
saubasssmant - E{:E-II'BHI:IN.I[:I {granulaira) interne de
Facades lourdes y s traitement)
compris poteaux
048 | PO100 - Facades Matériau de type peinture J"‘TEQ.I;(V; 142 * Calcination gt‘ Fibres damiante non détectées
M| (Extérieur) / Mur béton | (beige) ; matériau (blanc) | attaque acide
- Fagades lourdes y matériau dur de fype {méthode
i martier. béton, chape interne de
compris poteaux (granulaire) (gris) e it

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ® 14/12/2023
QUC’lMl’!OCSgQSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page10/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
N°® Technique Préparation
De on visuelie
éch. Référence client scripti P e Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
050 | PO101 - Chambre 109 | Matériau souple de type rTsKV\./ 1/ 2 " Calcination et | Fibres damiante non détectées *
() | (1er étage) / Colles nor | revétement de sol (vert) + attaque acide
bitumineuses Colle {noir) ;: matériau de type (méthode
jaune - Revétements di | co% (aune) . matériau interne de
Solé wMu de type ragréage traitement)
(beige)
Observation(s ntillon(s
(1) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.
()
3) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
0] Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscops
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop«
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour lanalyse

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essal peut
éventuell t renf une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre o;mqumm
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)” ; “Fibres d'ami non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'echantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection "

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses fusives. Toutefois, conformément a son offre et a farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-100164-01
Dossier N° : 23NM033843

Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12
Date de réception : 28/08/2023

Page1/10
Date d'analyse : 2V08/2023

W Description visuelle | Technique Préparation
éch. Référence client pti aiinie (NS s THE Résultats
Analyste |  grilles ou Type
lames
001 | PO102 - Chambre 109 | Matériau de type peinture en HEE;R'I'. 172 * Caleination et | Fibres d'amiante non détectées *
{1er étage) / Ragréage | ‘races (blanc) ; matériau J attaque acide
gris - Revéatements de | Sem¥dur de type ragréage {méthode
sals (grish(i) interne de
traiterment)
002 | PO103 - Chambre 109 | Matériau de type peinture ;.‘DE?TRT* 112 * Caleination ‘; Fibres d'amiante non détectées ™
(1er étage) / Enduits de | (beige) : matériau semi-dur attaque acide
jointoiement des de type endul (blanc) | {méthode
plaques de platre maln:uulsoupln fibre ux do. interne de
Bande et enduit de type papier, carion (blnc; ; traitement)
e matériau semi-dur de type
jointoiement des enduit (blanc)(i)
plagques de platre en
doublage - Cloisens
séches (assemblées,
préfabriquées)
003 [ PO104 - Chambre 109 | Matériau de type peinturs | MET_ * 112 [ Calcination et | Fibres damiante non détectées *
(er étage) / Peinture | (beige) + (bleu) ; matériau | / altaque acide
sur béton [n.ur semi-dur de type enduit (méthode
blanc) ; matériau dur de 1
extérieur) - Murs et ( interne de
) type mortier, béton, chape raite:
cloisons magonnés (granulaire) (gris)) aitement)
004 | PO105 - Chambre 109 | Matériau de type peinturs JF[E;RT' 142 7| Calcination et | Fibres d'amiante non détecties
(1er étage) / mur béton | (beige) + {bleu) : matériau attaque acide
préfabriqué - Murs et | Semi-dur de type enduit (méthode
cloisons maconnés (blanc) ; makriau dur de interne de
type mr. h“m chape traitement)
(granulaire) {gres)i)
005 | PO106 - Chambre 109 | Matériau de type peintures "'E;"HT' 17 2 "| calcination et | Fitves damiante non détectées *
(1er étage) / complexe | (blew) + (beige) i : | / attaque acide
platre+peinture - Murs | Matériau semi-dur de type iméthode
et cloisons magonnés ancul (pitrei) (Bancyl) interne de
traiterment)
Matériau dur de type - -f - " - * Couche{s) non concermndes)
movtier, béton, chape /- par la demande
(granuiaire) (gris)
Tous les éléments de tragabilité sont deponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa farme intégrale. Il comparte 10
page(s). Les nésultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' rac
prestations rapporibes dans ce document sont couvertes par Macereditation. Eles sont identifides par le symbale *.
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IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01
Dossier N* : 23NM033843

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12
Date de réception : 28/08/2023

N i i Technique Préparation
Description visuelle
dch. Référence client uthisée ! [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - - -
006 | PO107 - Chambre 109 | Matériau dur de type ;"'[%TRT 1/ 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
(1er étage) / mur rreftier. bélan. chape attaque acide
porteur béton - Murs et | (granulaire) (gris) (méthode
cleisons maconnés mt?ma de
traitement)
Matériau de type peinture - " -f - “ - * Couche{s) non concernée(s)
(blou) + (beige) (clak) ; I- par la demande
malénau semi-dur de type
enduit {pléfrewsx) (hianc)
007 | PO108 - Chambre 109 | Matérau de type peinture JPDIIE?-'rHT' 112 * Calcination nt‘ Fibres d'amiante non détectées ™
(1er étage) / Enduits a | (blanc) ; matériau semi-dur attaque acide
base de platre de type enduit (blanch(i) (mithode
Lissés+peinture - intgrna de
Plafonds traiterment)
008 | PO109 - Chambre 109 Matériau de type peinture JP[E?-'I-RT* 152 * Calcination et‘ Fibres d'amiante non détectdes *
(1er étage) / peinture (beige) | matériau semi-dur attaque acide
sur cloison - de type snduit (plitreux) (méthode
Revétements de murs, (vertii) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres
009 | PO110 - Chambre 109 | Matériaw semi-dur de type “I'.'E?.I-RT* 142 * Calcination 9; Fibres d'amiante non détectées
(1er étage) / Enduits @ | endut (platreux) (vert) / attaque acide
base de platre sur I(rr'é{hudn
cloisons - Murs et interne de
cloisons magennés traiterment)
010 | PO111 - Chambre 109 | Matériau semi-dur fibreux MIIE?TR'I'. 172 " Calcination at' Fibres d'armiante non détectées *
(Ter étage) / Colle de type bois, copeaux f attaque acide
jaune de Plinthe bois - | (marren) : matériau de type {méthode
Revétements de murs, | °0 (aune) . matériau interne de
teaus, cloisons S, Wanin U8 traitement)
potealx, cloisons, papier, carton (maron) |
gaines, coffres matériau semi-dur en traces
(blanc)ii)
Matériau de fype peinfure - =f = " b ) Couche(s) non concernde(s)
{blanc) + (biew) I- par la demande

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10
page(s). Les rdsultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 48é regus et ne concement que les cbjets soumis A l'essal. Seules certaines
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Immeuble bati concerné :
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01

Dossier N° : 23NM033843
Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 28/08/2023

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page3/0D

Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
éch. Réfarence client Pt utisée ! (Wb prep No Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
011] PO112- Chambre 108 | . o, dur de type ""QEJBJ 172 "|Calcination et | Fibres damiante non détectées *
1 er étage) / Cfnlles cimant-collo (blanc) / attague acide
Faience - Revétements (méthode
de murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
e Malériau dur de type - " -=f - “ - * Couche{s) non concernée(s)
carrelage, faience (beige) /- par la demande
012 | PO113 - Chambre 109 | Matériau de type colle ?‘EIBJ 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées *
(1er étage) / Colles nor (jaune) | matariau semi-dur attaque acide
bitumineuses Colle de type ragréage (gris}il) (méthode
jaune - Revétements di interne de
sols traitement)
Mateniau souple de ftype = * =f - " * Couche{s) non concernée(s)
revétement de sol {vert) /- par la demande
013 | PO114 - Chambre 109 | Matériau de type peinture HQEIIBI: 172 * Caleination at. Fibres d'armiante nan détectées
(1er étage) / Ragréage | (@) ; matériau semidur de| / attaque acide
gris - Revétements de | 'YPe ragréage (grisil) iméthode
sols interne de
traitement)
014 | PO115 - Chambre 130 | Matériau de type colle :EIBJ 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(1 er étaga-} | Colles nor (jaune) ; matériau semi-dur attaque acide
bitumineuses Colle de type ragréage (gris)(i) (méthode
jaune - Revétements di interne de
sols traiterment)
Matériau souple de fype = * =f - * * Couche{s) non concernéey(s)
revétement de sol (vert) /- par la demande
015 | PO116 - Chambre 130 | Matériau de type calle ?‘TEQM 11 2 "| Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
{1er étage) / Ragréage | Uaune) en traces ; matériau attague acide
gris - Revéatements de | Semédur de type ragréage {méthode
sols (gris) ;. matériau semi-dur interne de
(pubvérulent) (gris) (clairy(i}y traiterment)
016 [ PO117 - Chambre 130 [ Matériau do typo poirture | MET. " | 1/ 2 7| Calcination of | Fibres damiante non détectées *
(1er étage) / complexe | (beige) ; matériau de type attaque acide
platre+peinture - Murs maillage de fibres o liant {méthode
: i (blanc) ; matériau de type it da
etcloisons magonnés | L Pt peinture ;r a;;nr:e N
(blanc) ; matériau semi-dur
de type endult (platreus)
(blanch(i)

Touws les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que souws sa forme intégrale_ il comporte 10
page(s). Les nésultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' roac
prestations rapporides dans co document sont couvertes par Maccréditation. Eles sont identifides par e symbaole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord -Ouest CEBAT
Biltimant B1 1284, rue Achille PERES
F-55640 Dunkergue, FRANCE

Tibl: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 68 T2 80 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: v ewrofins framiante/aralyses
S.A5 aucapital de 7 500€ RCS DUNKERGQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

ACCREDITATION N
1- 1935
Portée disponible sur

www cofrac. fr ESSAIS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 289 sur 342




re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01
Dossier N* : 23NM033843

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12
Date de réception : 28/08/2023

Paged/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N* " § Technique Préparation
Deseri isuelle
Sch! Référence client scription v uisée ! WD prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- -
017 | PO118 - Chambre 130 | Matériau semi-dur de type JPQEJBJ 15 2 7| Calcination et | Fibres damiante non détecties
(1er étage) / mur endult (blanc) | matériau dur attaque acide
porteur béton - Murs et | ¢ fype mortier, béton, {méthode
cloisons magonnés chape (gramulsies; (i) interne de
traiternent)
018 | PO118 - Chambre 130 | Matériau de type peinture ;E'{BJ 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
(1er étage) / Joints (lanc) + an ireces. (roan) | attaque acide
d'étanchéité entre mishbriais sseri-dur (Blanc) ; {méthode
P matériau souple de type joint] interne de
s e | 58 s
extérieures
- - -
019 | PO120 - Chambre 130 | Matériau en traces (beige) ; JFQEJBU 14 2 7| Calcination et | Fibres damiante non détecties
(1er étage) / Joints matériau de type mousse attaque acide
d'étanchéité entre (vertii (méthode
menuiserie et structure Inifima de
Joints mousse entre traitement)
menuiserie et structure
- Menuiseries
extérieures
- - N N .
020 PO121 - Salle de travail M_alirlau de type peinture ;.‘QEIIBI: 142 Calcination et | Fibres d'amiante non détectées "
(Rde) / Enduits de (wielet) | matériau semi-dur attaque acide
jointoiement des de type endul (blanc) | (méthode
M matériau souple fibreus de interne de
plagues de pla!xe type pepler, carion fHlenc trahement
Bande et enduit de matériau semi-dur de type
jﬁln‘tﬂlen‘ﬁl‘ﬂ des enduit (blanc) , matériau
plaques de platre 2 - souple fibreus de type
Cloisons séches papier, carton (marron) ;
(assemblées, matériau semi-dur de type
préfabriquées) piltre. (bianc)
- - -
021 | PO122 - Salle de travail | Matériau de type peinture ?‘5;{3‘: 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
(Rdc) / Panneaux et (blanc} | matériau semi-dur attaque acide
plagues - Faux fibreucc de type {méthode
plafonds faux-plafonds (beige)(i interne de
traiterment)

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cx document r'est aulnrisée que sous sa forme intégrale. il comparte 10
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Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
éch. Référence client Descripion visuslle utisée ! [NDprep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
022 [ P0123 - Cafétéria (Rdc | \upsriay e type systeme MET 17 2 "| Calcination et | Fibres damiante nan détectées *
fl E“df‘”s de d'enduit peinture (blang) ; / attaque acide
jointoiement des matériau semi-dur de type (méthode
plagues de platre enduit (blanc) ; matériau intame de
Bande et enduit de souple fibreux de type traltement)
jointoiement des pa F"f"- carton (blanc) ;
A _ matériau semi-dur de type
plaqus dopite2- | St
mblé souple fibreux de type
[3?39 . Bl'ﬁ'-. papier, carton (maron) ;
préfabriquées) matariau semi-dur de type
plétre (blanc)(i)
023 | PO124 - Chambre 130 | Matériau de type peinture “QEIIEII 142 * Calcination 9; Fibres d'amiante non détectées
(Ter étage) / Enduits @ | (blanc) ; matériau semi-dur | / attaque acide
base de platre di iype ancult (pRINML) (méthode
Lissés+peinture - (blancH) interne de
Flafonds traitement)
024 | PO125 - Chambre 130 Matériau souple de type HIEEIIBII 152 " Calcination Et' Fibres d'amiante non détectées
(1er étage) / Celles nor revétement de sol (vert) | ! attaque acide
bitumineuses colle rutériau de tpe colle {méthode
. Revit ts d (jaune) ; matériau sami-dur interne de
[akne - evblamams & dae type ragréage en traces traiterment)
sols (grisi(i)
025 | PO126 - Chambre 130 | Matériau de type colle MET * 172 [ Calcination of | Fibres damiante non détectées *
(1er étage) / Ragréage (jaune) ; matériau semi-dur / attaque acide
gris - Revétements de | 9% '¥Pe ragréage (gris)(i {méthode
sols interne de
traiterment)
026 | PO127 - Chambre 130 | Matériau dur de type JI""QEIEJ 172 "|calcination et | Fitves damiante non détectées
1er &tage) / Colles camelage, falence (blanc) - attaque acide
E-'a'fenoeg- :;tevéten'berlts rabiviaLl dur de fype (méthode
d te cimant-colle (blanc) | interna da
€ MUrs, poteau, matériau de type peinture traitement)
cloisons, gaines, {beige) | matériau semi-dur
coffres de type endult (plitrous)
(blanc)(i)
027 | PO128 - Sanitaire 1 Matériau souple de type ﬂ}EJBJ 142 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détecties
{1er étage) / Collas nor | revétement de sol (tachets) attaque acide
bitumineuses colle (bleu) ; makériau de type (méthode
jaune sous lino - colle (jaune) ; matériau interne de
mi-dur d : )
Revétements de sols ?ml :_I h:::!;';}ﬁnmuw traitement)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT
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N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01

Dossier N° : 23NM033843
Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 28/08/2023

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page6/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
S Référence client pii ulisbe! [WBpren] NE Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
028 | PO129 - Sanitaire 1 Matérisu seridur de type | MET_ - 172 "| Calcination et | Fibres damiante non détectées "
(1er étage) / Ragréage | ragréage (granulaire} {rose) attaque acide
rose - Revétements de (méthode
sols intarne de
traitement)
029 | PO130 - Sanitaire 1 Matériau de type colle ,.PQEIIBI: 152 " Caleination at‘ Fibres d'armiante non détecties ™
(1er étage) / Colle (blanc) ; matériau semi-dur attaque acide
silicone de Plinthe - fibre.ox de type bois, {méthode
Revétements de murs, | “°F° " (marron}(i} interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres
030 | PO131 - Sanitaire 1 Matériau souple de type PEIIBJ 112 * Calcination gt. Fibres d'amiante non détectées ~
(1er étage) / Colles nor | revétemant de sal (raye) attaque acide
bitumineuses colle (vert) . matériau de type {méthode
: . Ik (jaunae) | matériau i da
aune sous lino marbré | = ) interna
l~ Revétements de sols | **™ o (0#9%) * blanc) traitement)
031 | P0132 - Sanitaire 1 Matériau de type peinture ?‘5;{3;: 172 *| Calcination ot | Fibres diarriante non détectées *
(1er étage) / Dalle (beige) . matériau dur de attaque acide
béton - Sol type mortier, béton, chape {méthode
(gris){i) interne de
traiterment)
032 | PO133 - Sanitaire 1 Matériau souple de type ;.‘QEIIEI: 172 7| calcination et | Fibres damiante non détectées
(1er étage) / Colle revétement de sol (beige) | altaque acide
jaune de revétement | Matériau de type colle iméthode
mural - Revétements | (2une) | matériau semi-dur interne de
de murs, poteaux (lanc) ; melsriau seevi-dur traitement)
h s PR " de type ragréage en traces
cloisons, gaines, (grisi(i}
coffres
033 | P0134 - Sanitaire 1 Matériau de type peinture ?"QEJBJ 14 2 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détectbes *
(1er étage) / Enduits & | (Hanc) matériau semi-dur attaque acide
base de platre de type enduit (plitreux) (méthode
Lissés+peinture - (blanc)(i) interne de
Plafonds traitement)
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Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée | [Nb prap/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0341 PO135 - Sanitai_l& 1 Matériau de type peinture MTEPIUE* 112 "| Calcination et | Fibres damiants non détectées *
(1er étage) / Joints (blanc) ; matériau souple de | ! attaque acide
entre éléments Joint type joint (noiri) (méthode
badigeens sur conduits intarne de
WMC - Conduits de traitement)
fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres
fluides)
035 | PO136 - Sanitaire 3 Matériau de type systéme JI"‘.I_EJUE‘ 172 * Caleination gt‘ Fibres d'armiante non détectdes ~
(1er étage) / Peinture | d'enduit peinture (beige) . attaque acide
décoratives matériau semi-dur de type iméthode
enduit (blanc) | matériau i
Gouttelettes - ) interne de
Revétements d S ey mak traltemen®)
eveleme : e murs, (granulaire) (cémentewx) en
poteaux, cloisons, traces (gris)(i)
gaines, coffres
036 | PO137 - Sanitaire 3 Matériau dur de type }‘FJUE; 142 "[Calcination et | Fibres damiante non datectées *
(1er étage) / mur crther, Edtan, chape attaque acide
porteur béton - Murs et | (granulaire) (gris) {méthode
cloisons magonnés interne de
traitement)
Malériau de type peinture - -1 - B - ) Couche(s) non concerndes) *
(beige) ; matériay semi-dur | | par la demande
de type enduit {blanc)
037 | PO138 - Sanitaire 3 Matériau en traces (beige) ; HFJU; 172 " Calcination at‘ Fibres d'amiante non détectées
(1er étage) / Colles matériau dur de type attaque acide
Plinthe carrelage - ciment-colle (Blanc){i) (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, _ traitement) .
gaines, coffres Maiériau dur de type - " - - - Couche{s) non concerndeys)
camelage. faience (tacheté) | |~ par la demande
(orange)
- - - N . N . -
038 | PD139 - Sanitaire 3 Matariau dur de type ,r'."I'Eh;rLIE 1/ 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
(1er étage) / Colles de cimant-colke (granulaira) attaque acide
carrelage - (gris) (méthode
Revétements de sols interne de
traitement)
Matériau de type peinture == -1 - ‘ * Couche({s) non concernée(s)
(beige) I par la demande
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page8/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client:973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N i i Technique Préparation
Description visuelle
dch. Référence client uthisée ! [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
039 | PO140 - Sanitaire 3 Matériau de type peinture JPTENTU s* 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
(1er étage) / Panneaux | (Manc) ; matériau dur de attaque acide
et plaques rigides - type plaque {fibrew) {méthode
Faux plafonds (beige)(D interne de
traiternent)
040 | PO141 - Sanitaire 3 Matériau souple (gris) ; J'I"'I'Eh.lrlJE‘ 172 * Calcination gt. Fibres d'amiante non détectées
(1er étage) / Peintures | matériau semi-dur attaque acide
de sol Peinture grise (pubvérulent) (gris) i) (méthode
sur carrelage - interne de
Revétements de sols traiterment)
- - -
041 | PO142 - Sanitaire 3 Matériau dur de type ?‘!I!EJU B- 172 |caleination et | Fibres damiante non détectées
(1er étage) / Colles cimant-colle (blanc) | attaque acide
Faience - Revétements | Matériau dur do type (méthode
de murs, poteaux, or. bétan. chape (ris) interne de
cloisons, gaines, . traitement) -
coffres Matériau de type peinture - " = - - Couche(s) non concernées)
(baige) ; matériay dur de /- par la demande

type camelage, falence
{blanc) | matériau semi-dur
fibreux de fype bois,
copeaux (mamon)

042 | PO143 - Chambre 207 | Matériau souple de type MET * 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
(2éme étage) / Colles | revétement de sol (beige) | /THUS attaque acide
non bitumineuses Colle | Matériau de type calle {méthode
(jaune) ; matériau sami-dur interne de

jaune - Revéterments di da ypa ragrbage matien

sols semi-dur (beige)(i) traResment)
043 | PO144 - Chambre 207 | Matériau de type colle PTEJUE. 172 7| calcination et | Fibres damiante non détectées *
(2éme étage) / (jaune) ; matériau semi-dur attaque acide
Primaires g'accrcchage do type ragréege (méthode
gris - Revétements de (granulaire) (gris)(® interne de
sols traiterment)
044 | PO145 - Chambre 207 | Matériau semi-dur fibreux | MET * | 1 ;2 *| Calcination et | Fibres damiante non détectées ~
(28me étage) / Colle | de type bois, copeaux /THUE altaque acide
jaune de Plinthe bois - | (marren) . matériau semi-dur {méthode
B an traces (blanc) ; matériau int de
Revétements de murs, souple fibreux de type ;r a;;n:ﬂ .

poteaux, cloisons,
gaines, coffres

papiar, carton {marmonii)

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cx document r'est aulnrisée que sous sa forme intégrale. il comparte 10
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page9/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client:973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

bl "
;:h_ Référence client Description visuelle Tz';‘":':' T Jl:;‘r:'r-'velraliml1 Riésulats
Analyste | grilles ou Type
lames
045 | PO146 - Chambre 207 | Matériau de type systéme "‘!FNTU s* 11 2 | calcination et | Fibres darmiante non détectées
(2éme étage) / peinture | denduil peinture (beige) | / attaque acide
sur clolson - makériau semi-dur de type {méthode
Revétements de murs, anduit (platreus) (vert)(i) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres
046 | PO147 - Chambre 207 | Matériau semi-dur de type “1!5;” E‘ 172 | Caleination et | Fibres d'amiante non détectées
(2éme étage) / Enduits | endut (platreux) (vert) / attaque acide
a base de platre sur I(rrﬂhudn
cloisons - Murs et mtilama de
cloisons magennés _ traiterment) .
Matériau de lype systéme = " =f = = Couche{s) non concernée(s)
denduit peinfure (beige) | |~ par je demande
047 | PO148 - Chambre 207 | Matériau de type peinture ""TEJUE' 17 2 *| Calcination et | Fibres d'amiante non détecties *
(2éme étage) / Joints (blanc) + (rose) ; matériau | / attaque acide
d'étanchéité entre souple de type joint (blanc) ; (méthode
menuiserie et structure | Maté7i2u (Pulvéruent) en interne de
- Menuiseries traces (oris)() traitement)
extérieuras
048 | P0149 - Chambre 207 | Matériau de type mousse | MET 17 2 *| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(2&éme étage) / Joints (vert) | r}‘ﬂﬁﬂ'au &n races attaque acide
d'étanchéité entre (btanc)(i) iméthode
menuiserie et structure intv_arna de
Joint mousse entre traitement)
menuiserie et structure
- Menuiseries
extérieures
049 | PD150 - Chambre 207 Matériau de type systéme .H'EJUE* 112 Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(2éme étage) / Peinture | denduit peinture (blanc) © attaque acide
sur bétan (murs Matiriau sarri-dur da type iméthode
extérieurs) - Murs et | @t (plétreux) (blanc) ; interne de
cloisons magonnés matériau dur do type traiterment)
mortier, bétan. chape
(granulaire) (gris)ii)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01
Dossier N* : 23NM033843

Référence dossier Client: 973057

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12
Date de réception : 28/08/2023

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Page10/10

Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
sch. Référence client utilisée ! | Nb prep / Nb Resuliats
Analyste | grilles ou Type
lames
050 | PO151 - Chambre 207 Matériau de type systema MTEJUE* 172 = Calcination el? Fibres d'amiante non détectées *
(2eéme étage) / mur dendult peinture (blang) ; | / attaque acide
béton préfabriqué - matériau semi-dur de type (méthode
Murs et cloisons enduit (platreux) (blanc) ; interne de
magonneés matériau dur de type traiternent)
mortier, béton. chape
(granulaire) (gres)(i)
Obsarvation|s) couchas)
[0} Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniguement inseparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traiternent par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Optique a8 Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1 : Saul information contraire sur o rappart, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Méchantillon transmis par le demandeur
Des composants décrits simulanément dans une méme couche n'ont pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour Fanalyse.

MB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP® s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectéa, 'échantillon objet de l'essai peut
avantuallament renfermear une teneur an fibre d'amiante optiquament observables™ infériaure a la limite de détection. ** Pour &tre opliquemeant
observable, une fibre doit avelr une largeur supérieure & 0.2 micremdtre (um)" | “Fibres d'amiante non détectées™ au MET s'entend comme | * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : La présent rapport né mantionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et & larrété du 1er octobre 2019, le
laborateire met en cauvre hes deux echnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique danalyse
par MET indique que les échantilions ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLF) maks sans aboutir & un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Déeret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octobre 2015 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de larticke & de larrété du 1er cctobre 2019 & savoir la détection et lidentification d’amiante
dalibérémant ajouté dans hes matériaux ot produits manufacturas.

Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUMKERQUE
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Quq,l:ocgggSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page1/11
Dossier N° : 2INMO33870 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 2V08/2023
Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client pti aiinie (NS s THE Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | POO17 - Hall (Rde) / Matériau de type systémsa H'CEIIBJ 12 " Calcination Et' Fibres d’amiante de type
Peinture blanche - d'enduit peinture (blanc) ; / attaque acide chrysatile, trémalite-amiante
Revéterments de murs, | Matériau semi-dur de type iméthode
poteaux, cloisons andhilt (plitreux) (blanc)() interne de
gaines, coffres - - traitement) -
Matériau semi-dur - o . Couche(s) non concernde(s)
(cémenteux) (grisl /- par ls demande
002 [ PO152 - Chambre 207 | Matériau de type systeme | MET. © 172 "[Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
{1 {ZélTB ﬂltﬂgﬂ:l I|| denduit p.fllLl‘ (Farren) ; 'II a“aqug. acide
complexe matériau semi-dur de type {méthode
platre+peinture - Murs | S"ou* (Pldtreux) (blanc) interne de
et cloisons magonnés traiterment)
003 | PO153 - Chambre 207 | Matériau dur de type ;JI:ETTRT* 1 12 "| Calcination ef | Fibres d'amiante non détectées *
(2éme étage) / mur mortier. béton. chape (gris) attaque acide
porteur béton - Murs et _n:méthodu
cloisons magonnés interne de
traitement)
Matériau semi-dur de type b * =f - * - * Couche({s) non concernéeys)
enduit (blanc) /- par la demande
004 [ PO154 - Chambre 207 | Matériau de type peinture | MET © 17 2 " calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
(1 (2éme étage) / Enduits (blanc) ; matériau semi-dur / attaque acide
4 base de plitre da type anduit (baige) (clair) {méthode
Lissés+peinture - interne de
Plafonds traitement)
005 | PO155 - Chambre 207 | Matériau de type colle MET . 17 2 " Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
0 | (28me étage) / Colles | (aune) ; matériau semi-cur attaque acide
non bitumineuses Colle | 9¢ fype ragréage (gris) . (méthode
jaune - Revatements di | Mareriav blanc) interne de
sols traitement)
Msiériau souple de fype - " = - " - ) Couche(s) non concernéeys)
revétement de sol (beige) | | par la demande
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N* : 23NM033870
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Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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Page2/11
Date d'analyse : 29V08/2023

- "
;:h_ Référence client Description visuelle Tz';‘“:‘:‘ . J'::“’“““ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - e -
006 | PO156 - Chambre 207 | Matériau de type colle ""[%TRT 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
M | (2éme étage) / (jaune) ; matériau semi-dur J attaque acide
Ragréage gris - de type ragréage (gris) ; {méthode
Revétements de sols | m=te7ia (blane) interne de
traitement)
Malériau souple de type - " -=f - “ - * Couche{s) non concernée(s)
revétement de sol (beige) /- par la demande
(elair)
007 | PO157 - Chambre 207 | Matériau dur de type M[E?',"RT' 17 2 "| calcination at | Fibres d'amiante non détectées *
M | (2éme étage) / Colles | cimentcolle (blanc): J attaque acide
Faience - Revéternents | Matériau (aune) ; matériau {méthode
de murs, poteaux, (blanc) interne de
cloisons, gaines, - traitement) .
coffres Matériau de fype peinfure / N * =f - . Couche(s) non concernéey's)
(blanc) | matérau dur de par la demande
type camrelage, falence
(blanc)
008 | PO158 - Chambre 207 | Matériau de type peinture Ml:E?TR'I: 172 *| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées ™
L} [‘Zéme étaga} | Enduits | (blanc) | matériau semi-dur / attaque acide
de jointoiement des da type endult (blanc) | iméthode
plaques de plitre mlnrlaulaoupin ﬁbt:ﬂw de interne de
Bande et enduit de ype papler, chikon $ne ; traitement)
matériau semi-dur de type
jointoiement des enduit (blanc) ; matériau
plagues de platre souple fibreus de type
(gaine technigue) - papier, carton (marronj ;
Cloisons séches matériau semi-dur de type
{assemblées, pléitre (fibrewx) (blanc)
préfabriquées)
009 | PO159 - Chambre 225 | Matériau de type colle MEE;R'I" 152 " Caleination ,t' Fibres d'amiante non détectdes ~
M | (28me étage) / Colles | aune) ; matériau fbianc) ; | / alaque acide
non bitumineuses Colle | Materiau sami-dur de type {méthode
jaune - Revétements di | 9¢29¢ (@rs) interne de
sols traitement)
Matériau souple de fype b * =1 - - - - Couche({s) non concernéeys)
revétement de sof (vert) /- par la demande
010 | PO160 - Chambre 225
| (2éme étage) /
Ragréage gris -
Revéternents de sols
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N* : 23NM033870

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27

Date de réception : 28/08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée ! [Nb prop Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle “I:E;RT‘ 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
(jaune) ; matériau semi-dur / attaque acide
de type ragréage (gns) . (méthode
matériau (blanc) intarne de
traiterment)
011 | PO161 - Chambre 225 | Matériau semi-dur fisreux J,""EE?TRT' 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
| (2&me étage) / Colle | detype bois, copeaux attaque acide
jaune de Plinthe bois - | (marren) : matériau de type {méthode
Revétements de murs, | SO (aune) ; matériau interne de
. ' | souple fibreux de type traitement)
poteaux, cloisons, papier, carton (mamon)
gaines, coffres P - -
Matenau (platreux) (blanc) = =f = - Couche{s) non concernéey(s)
en fraces /- par la demande
012 | PO162 - Chambre 225 | Matériau de type systéme “EE;RT. 142 * Caleination g; Fibres d'amiante non détectées ~
M | (2éme étage) / peinture | d'enduit peinture (bleu) | / attaque acide
sur cloison = matariau semi-dur de type (méthode
Revétements de murs “:!"t (pifitroux} (bleu) interne de
: | (elain :
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres
013 | PO163 - Chambre 225 | Matériau semi-dur de type J}"[E;'RT' 102 *| calcination at | Fibres d'armiante non détectées
{2éme étage) / Enduits | enrdult (plitreux) (bleu) attaque acide
4 base de platre sur (cha) (méthode
cloisons - Murs et interne de
cloisons magonnés traitement)
Y L L -
Matariau de type systéme "'3'55.4 101 - Fibres d'amiante non détectdes
denduil peinture (bleu) /
014 | PO164 - Chambre 225 | Matiériau de type systéme ml‘;I-E?TR; 17 2 "| calcination et | Fitves damiante non détectées
M | [(2eme étage) / peinture | d'enduit peinture (beige) / attaque acide
sur béton (murs (clair) ; matériau semi-dur (méthode
extérieurs) - Murs et de type endul (blanc) interne de
cloisons magonnés traitement)
015| PO165 - Chambre 225 | Matériau dur de type ?‘EIIE;R; 172 "| calcination et | Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / mur merther, biiton, chape attaque acide
béton préfabriqué - (granulairs) (gris) {méthode
Murs et cloisons inh_ame de
magonnés traitement)
Matériau de tyge peinture - ay- . Couche(s) non concerndels)
(blanch /- par la demande
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N* : 23NM033870

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27
Date de réception : 28/08/2023

Paged/11
Date d'analyse : 29V08/2023

;:h_ Référence client Description visuelle Tz';‘":':' — J'::Pﬂrﬂﬁﬂﬂ Riaultats
Analyste | grilles ou Type
lames
016 | PO166 - Chambre 225 | Matériau souple de type joint] JPE?IRT' 11 2 | calcination et | Fibres darmiante non détectées
(2éme étage) / Joints (Btanc) attaque acide
d'étancheéité entre (méthode
menuiserie et structure ini?ma de
- Menuiseries . traitement) -
extérieures Matériau de type peinture = = -4 - - Coucheys) non concernéels)
{blanc) /- par la demande
017 | PO167 - Chambre 225 | Matériau de type mousse “QEI.(I-BI: 172 * Calcination gt. Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / Joints (gris) ! attaque acide
d'étancheéité entre (méthode
menuiserie et structure interne de
Joint mousse entre _ traitarmant) -
menuiserie et structure | Matériau (blanc) en traces - " - - Couche{s) non concernés(s)
- Menuiseries I par la demande
extérieures
018 | PO168 - Chambre 225 | Matériau de type peinture 'EIBJ 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
{1 (2éme étage) / Enduits (blanc) ; matériau semi-dur / attaque acide
a base de plitre de type endui (beige) {clair) iméthode
Lissés+peinture - interna de
Flafonds traitement)
019 | PO169 - Chambre 225 | Matériau dur de type “QEI.(rBl: 152 " Calcination gt‘ Fibres d'amiante non détectées
(2éme étage) / Colles | ciment-calla (blanc) / attaque acide
Faience - Revétements {méthode
de murs, poteaux, inlu_ama de
cloisons, gaines, - traiternent) .
coffres Matériau dur de type joinf = " =1 - Couche({s) non concernéels)
ciment {blanc) ! par la demande
020 | PO170 - Chambre 225 | Matériau de type colle MQEIIBI: 1/ 2 " Calcination at‘ Fibres d'ariante non détectées ~
M | (2eme étage) / Colles | Uaune) ; matériau (blanc) ; / attaque acide
non bitumineuses Collg | Matériau semi-dur de type iméthode
jaune - Revétements di ragréage (gris) interne de
sols traitement)
Matériau souple de type = - . *|  coucheis) non cancernésis)
revétement de sol {verf) I- par la demande
021 | PO171 - Chambre 225
M | (2eme étage) /
Ragréage gris -
Revéterments de sols
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N* : 23NM033870

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27
Date de réception : 28/08/2023

Page5/11
Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée | [ Wb prap Nb Riésultats.
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle Mg;(rm: 172 * Calcination n; Fibres d'amiante non détectées ~
(jaune) ; matériau (blanc) ; / attaque acide
matériau semi-dur de type {méthode
ragréage (gris) interne de
traiterment)
022 | PO172 - Chambre 225 | Matériau de type peinture PIEIIBI: 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
| (2&me étage) / Enduits | (aune) (clair) : matériau attaque acide
de jointoiement des semi-dur de type endut {méthode
plaquas de p|ﬁh‘3 (blanc) ; matériau soupla interne de
Band duit d fibreux de type papier, traitement)
Bande et enduit de carton (blanc) ; matériau
jointoierment des gemi-dur de type enduit
plagues de platre (blanc) ; matériau souple
(gaine technigue) - fibreux de type papier,
Cloisons séches can:!n {manmon) m?téruu
(assemblées, samidur de type pllitre
préfabriquées) (fibeaix) {bianc)
023 | PO173 - Chambre 225 | Matériau de type peinture “ggal: 172 * Calcination et. Fibres d'amiante non détectées
(2éme étage) / (blanc) ; matériau semi-dur / attaque acide
complexe de type enduit (Banc) (méathode
platre+peinture - Murs interne de
et cloisons magonnés . traiternent) -
Matériau semi-dur de type - " =f = - Couche(s) non concernée(s)
enduit ([cémenteix) (gris) /- par la demands
- - -
024 | PO174 - Chambre 225 | Matériau dur de type :’51135 172 |Calcination et | Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / mur mortier. bétan. chape attaque acide
porteur béton - Murs et | (@ranuiaire) (grs) (méthode
cloisons magonnés interne de
traiterment)
Matériau de fype peinture = * =f - * * Couche({s) non concernéeys)
(blanc) | matériau semi-dur / par la demande
de type enduit (bianc)
025 | PO175 - Sanitaire 2 Matériau de type colle “ggsi: 17 2 "| calcination et | Fibres damiante non détectées
(1 (2éme étage) / Colles (jaune) ; matériau semi-dur / attaque acide
non bitumineuses colle | 9¢ fyPe ragréage (maron) (méthode
jaune sous lino - interne de
Revéternents de sols traiternent)
- - &
Matériau soupie de fype - = f - = Cauche(s) non concernées)
revétement de sol {rougs) I- par la demande
{tachets)
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PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01

Dossier N* : 23NM033870
Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 28/08/2023

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page6/11

Date d'analyse : 29V08/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - e -
026 | PO176 - Sanitaire 2 Matériau semi-dur de type ""QEJBU 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / ragréage (rose) (loncé) | | attaque acide
Ragréage rose - (méthode
Revétements de sols Intfama de
traitement)
Malériau de type colle - -f - - - * Couche{s) non concernées)
(faune) /- par la demande
027 | PO177 - Sanitaire 2 Matériau de type peinture “5{3‘: 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées *
(1 (2éme étage) / peinture (blanc) | matériau (fibreux) / attaque acide
résine - Revétements Lblar-c} i malirla; sami-dur (méthode
type enduit (Hanc) ; ;
de murs, poteaux * interne de
. glputiale ! makériau (grns) en races .
cloisons, gaines, e traitermnent)
coffres
028 | PO178 - Sanitaire 2 Matériau semi-dur de type MQEJBJ 172 *| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
| (2éme étage) / Enduit ¢ enduit (blanc) | matériau / attaque acide
base de platre Lissés “;:"""' de type enduit (méthode
sur cloisons - Cloisons | ¥ interne de
séches (assemblées, traitement)
préfabriquées)
029 | PO179 - Sanitaire 2 Matériau (blanc) ; matériau | MET. ° 142 "[Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
(2&éme étage) / semi-dur fibreux de type attaque acide
Panneaux et plaques | faw-plafonds (beige) (méthode
rigides - Faux plafonds interne de
traitement)
030 | PD180 - Sanitaire 2 Matériau souple de type MAEJBJ 172 ‘ Calecination nt‘ Fibres d'amiante non détectées ~
(2éme étage) / Joints mastic (blanc) ! attaque acide
de mastic de vitrage - (méthode
Menuiseries interne da
extérieures . traitement) .
Matériau (pubvérulent - " - - Couche(s) non concernéels)
(gris) - par la demande
031 | PO181 - Sanitaire 2 Matériau dur de type M&IBJ 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / Dalle | mortier, béton, chape (gris) | / attaque acide
béten - Sol {méthode
interne de
traitement)
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h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq‘lwlocgnsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page7/11
Dossier N° : 23NMO33870 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N* . § Technique Préparation
Description visuelle
S Référence client pii utisée ! [NDprep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de fype peinfure = * = f - * - - Couche{s) non concernée(s)
(gris) (clair) ; matériau f Jdre——
sevmi-dur de type enduil
(Blanc)
032 | PO182 - Sanitaire 2 Matériau souple de type joint| HQEI.(I-BI: 152 " Caleination 5; Fibres d'amiante non détectées
(2éme étage) / Joints | (collant) (noir ! ataquo acide
entre éléments Joint Itmethnda
badigeons sur conduits interne de
WMC - Conduits de - traitement) .
fluides (air, eau, Matériau (blanc) - " “f - . Couche{s) nan concernées)
vapeur, fumée, /- par ls demande
échappement, autres
fluides)
033 | PO183 - Escalier (2éme | Matériau de type mousse ;.qgl'(rBJ 172 | Calcination et | Fibres damiante nan détectées *
étage} | Colles non (blanc) en traces ; matériau attaque acide
bitumineuses colle de type colle ‘g‘_‘;“*} - (méthode
. _— rnatériau semi-dur de type interne de
g:::t::fn;:‘ 39 sols ragriags (rose) en traitement)
tracas(ii)
Maténau souple de type = * =1 - " - * Couche{s) non concerness)
revétement de sol (beige) | | par la demande
(tacheté) (orange)
034 | PO184 - Escalier (2&me | Matériau semi-dur de type “QE;{BJ 1752 " Calcination a; Fibres d'amiante non détectées ~
étage) / Ragréage rose | ragréage (rose) (foncé) ! altaque acide
- Revétements de sols (méthode
interne de
traiternent)
Malériau de lype colle -0 ey - *|  coucheis) non concernéers)
(isune) /- par la demande
035 | PD185 - Escalier (2&me | Matériau de type systeme JPQEIIBI: 112 " Caleination nt' Fibres d'armiante non détectées
() | atage) / Enduit 4 base | denduit peinture (blanc) ; altaque acide
de platre mali!'lau sami-dur de type (méthode
Lissés+peinture sur endult (plétreux) (Blanc) interne de
condamnation du palier traitement)
- Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. il compadte 11

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' rac
prestations rapporides dans co document sont couvertes par Maccréditation. Eles sont identifides par e symbaole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord Ouest CEBAT ACCREDITATION N®

Biltimant B1 1284, rue Achille PERES 1- 1935

F-59640 Dunkorqus, FRANCE Portée disponitie sur

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 20 65 72 90 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.euroling friamiame/analyses/ S ESSAIS

5.A.5, au capital do 7 5008 RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 303 sur 342




re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Quq,llocgnsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page8/11
Dossier N° : 23NMO33870 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client: 973057

Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- L] - -
036 | P0186 - Escalier (2éme | Matériau de type systeme ""QEJBU 14 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
étage) / Peinture dendut peinture (blanc) | / altaque acide
blanche - Revétements _:méthndu
de murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, . traiternent) -
coffres Malériau (cmeanteux) - " -f - - Couche(s) non concernéels)
fgris) en fraces I- par la demande
037 | PO187 - Sanitaire 3 Matériau souple de type M{%EIIBI: 142 * Calcination gt‘ Fibres d'amiante non détectées
M | (28me étage) / Colles | dalle de sol (vert) (tachets) / attaque acide
non bitumineuses colle | Matériau de type colle (méthode
jaune sous line marbré Guiine) interne de
- Revétements de sols traitement)
038 | PO188 - Sanitaire 3 Malériau (blanc) ; matériau MQEIIBJ 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
(2éme étage) / Dalle dur de type mortier, béton, | / aftaque acide
béton - Sol chape (gris) iméthode
interne de
traitement)
038 | PO189 - Sanitaire 3 Matériau souple (vert) ; "EIBJ 172 7| calcination et | Fibres d'amiante non détecties *
™ | (2éme étage) / Colle | matériaudetypecote | / attaque acide
jaune de revétement | (aune) ; matériau semi-dur {méthode
mural - Reviétements [hh"? s madiiau sami-dur interne de
de murs, poteaux, (rose traiterment)
cloisons, gaines,
coffres
040 | PD190 - Chambre 321 Matériau dur de type MQEI-(rBl: 142 * Calcination nt‘ Fibres damiante non détectées
(1) (3éme étage) / Colles carrelage, falence (blanc) ; / attaque acide
Eaience - Revétements matériau (puhsérulent) (noir) (méthode
en traces ; matériau de type interne de
de murs, po?eaux. peinture (blanc) + (de iraleenent
cleisons, gaines, différentes coulaurs) ;
coffres matériau dur de type
ciment-colle (blanc) ;
matériau (blanc)
041 | PO191 - Chambre 321 | Matériau souple de type joint] Jﬂ:I]EI.(rB!: 172 *| caicination et | Fibres diarmianta non détectées *
(3éme étage) / Joints (noir) attaque acide
de mastic de vitrage - (méthode
Menuiseries interne de
extérieures traitemant)
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Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N° : 23NM033870

Référence dossier Client:973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27
Date de réception : 29/08/2023

Page9/11

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Technique Préparation
De on visuelie
éch. Référence client scripti tisée) [TorepT Mo Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - -
042 | PO192 - Bureau (4éme | Matériau de type peinture Mggm; 1/ 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
étage - 321) / Peinture | (banc) + (rouge) + (noir) / attaque acide
sur poteau métallique - (méthode
Poteaux interne de
traitement)
043 | P0193 - Chambre 321 | Matériau souple de type joint] rQElIBJ 12 % Calcination o(' Fibres d'amiante non détectées ~
(3éme étage) / Joints | (blanc) attaque acide
de mastic de vitrage - (méthode
Menuiseries interne de
extérieures traitement)
- - -
Matériau (pulvérulent) _' - [ - - Couche(s) non concernée(s)
(gris) / par la demande
044 | P0194 - Chambre 322 | Matériau dur de type QEIIBL; 172 * Calcination et' Fibres d'amiante non détectées
(3éme étage) / Colles | ciment-colie (blanc) / attaque acide
Faience - Revétements _(méthode
de murs, poteaux, mt‘omo de
cloisons, gaines, - traitement) -
coffres Matériau dur de type / 33 ” -/ - - Couche(s) non concernée(s)
carrelage, faience (blanc) ; par la demande
matériau de type peinture
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (blanc) en traces
045 | P0195 - Chambre 322 | Matériau de type peinture QE;{BL; 1/2 k! Calcination q(. Fibres d'amiante non détectées ~
™ | (3éme étage) / Enduits | (blanc) ; matériau semi-dur / attaque acide
de jointoiement des de type endult (blanc) ; (méthode
pla ues de plétre matériau souple fibreux de interne de
Ba qd t :' it d type papier, carton (blanc) ; traitement)
. .n .ee endurt de matériau semi-dur de type
jointoiement des enduit (blanc) ; matériau
plaques de platre souple fibreux de type
(gaine technique) - papier, carton (marron)
Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)
046 | PO196 - Bureau (4éme | Matériau de type peinty rQEOI&; 1,2 * Calcination et. Fibres d'amiante non détectées ©
étage - 322) / Peinture | (blanc) attaque acide
sur poteau métallique - '(méthodo
Poteaux interne de
traitement)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur d de. La repeod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'lls ont été regus et ne concerment que les objets soums 4 I'essal. Seules certaines CO"’GC
prestations rapporiées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01
Dossier N* : 23NM033870

Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27

Date de réception : 28/08/2023

Page10/11
Date d'analyse : 29V08/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client utiisée | [ Wb prap Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
047 | P0197 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture MQEJBJ 17 2 "| calcination et | Fibres damiante non détectées *
(| {3ame étage) / Enduits | (Hanc) | matériau semi-dur | / attaque acide
de jointolement des de type enduit (blanc) ; {méthode
- matériau souple fibreux de i
plaques de platre ) e Inhlama de
Bande et enduit de type papier, cartan (blanc) ; traitement)
- matériau semi-dur de type
jointoiement des enduit (blanc) ; matériau
plagues de platre sur | souple fibreux de type
gaine technigue - papier, carton {marmon) ;
Plafonds matériau semi-dur de type
pldtre (blanc) en traces
- - -
048 | PO198 - Fagades Matériau semi-dur de type HQEIIBU 142 Calcination et Fibres d'amiante de type
(Extérieur) / Enduits a enduit (cémenteux) (gris) / attaque acide chrysolile
base de ciment projeté (méthode
Lissées - Poteaux interne de
traitement)
Matériau de fype peinfure = =f = " - ) Couche(s) non concernde(s)
{orange) ; matériau /- par la demande
semi-dur de fype endwif
(blanc)
- " -
048 | PO199 - Facades Matériau dur de type M[E?TRT 1/ 2 |Calination et Fisres d'amiante de type
(Extérieur) / Peinture mortier, béton, chape (gris) | / attaque acide chrysatile
sur béton - Poteaux (méthode
interne de
traiternent)
Matériau de type peinture -t =]~ = . * Couche(s) non concernée(s)
farange) ;| matériay I par la demande
semi-dur de fype endufif
(blanc)
050 | PO200 - Fagades Matériau semi-dur de type JHEJBJ 17 2 | Calcination et | Fibres d'amiante non détecties
(Extérieur) / Solins ciment (gris) attaque acide
ciment - Eléments _(rneihodn
associés a la toiture interna de
traitement)
Observation(s) échantillon{s)
(1) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inseparables.
Observation(s) couche(s)
{0 La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises dessais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
{iny La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Tows les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande . La reproduction de ce document nest auiorisée que sous sa forme intégrale. il comparte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' rac
presiations rapporibes dans ce docurment sont couveries par Maccréditation. Eles sond identifides par le symbale *.
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QuallconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page11/11
Dossier N* : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n‘ont pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour lanalyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables® inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantifion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)

est de 0.1% en masse
NB 4 : Lo présent rapport ne mentionne que les analyses fusives. Toutefor nformément & son offre et & farrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire mol en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les ochannllons massifs . La mention sur le rapport d'une technique danalyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 8 un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du Ter octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18)

NB 6 : Lo rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d'amiante

délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,

D

Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-100418-01
Dossier N° - 2INMO033877

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 H&ROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 01/08/2023 8:27
Date de réception : 28/08/2023

Page1/3
Date d'analyse : 2V08/2023

N® Technique Préparation
ich. Référence client Description visuelle wilsisi [Noowenli Résultats
Analyste |  grilles ou Type
lames
001 | PO201 - Fagades Matériau de type painture HFJIJE. 142 " Calcination Et' Fibres damiante non détectées ~
)| (Extérieur) / peinture + | (crange) : matériau semi-dur / attaque acide
héton de type enduit (blanc) en (méthode
traces ; matériau dur de interne de
type mortier, béton, chape traiterment)
(gris)
002 | PO202 - Facades Matériau dur de type "'!I!EJUE‘ 17 2 "| Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
(Extérieur) / Mur béton | mortier. béton. chape (gris) / attaque acide
- Fagades lourdes y ltrnéthodﬂ
compris poteaux interne de
traiterment)
Matériau [beige) en fraces ; .‘ * =f - " * Couche{s) non concernéseys)
maténiau {pulvérudent) / par la demande
(gris)
003 | PO203 - Fagades Matériau dur de type “.FJUE: 172 7| Calcination et | Fibres d'amiante non détectses *
(Extérieur) / Béton mortier, bétan, chape ! attaque acide
désactivé - Fagades (granulaire) {gris) (méthode
lourdes y compris interne de
poteaux traitement)
Malénau de type peinture - " == " - : Couche(s) non concernée(s)
forange) f par la demande
004 | PO204 - Facades Makériau semi-dur de type “TENTU E' 17 2 *| Cakination et | Fibres d'smiante non détecties *
(Extérieur) / Enduits enduit (cémentew) (gris) ! attaque acide
extérieurs Projeté sur _(méthndn
soubassement - interne de
Facades lourdes y - traitement) _
compris poteaux Matériau (pubvérulent) o - - - Couche{s) non concernde(s)
(marron) | maténau souple / par la demande
(beige)
005 | PO205 - Bureau (d4éme | Matériau de type peinture "‘!I!ENTLI s* 172 *| Calcination et | Fibres d'ariants non détectées ™
{1 étage - 321) / Enduits & (blanc) | matériau semi-dur / attaque acide
base de plitre de type endult (blanc) | iméthode
' . ratériau (cémenbew) (gris) int da
:zig:;:ﬂmtum - an traces (pulvénilenty La?t:rnn:enn

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3
page(s). Les rdsultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 48é regus et ne concement que les cbjets soumis A l'essal. Seules certaines

prestations rapporibes dans ca docurment sont couvertes par laceréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100418-01
Dossier N° : 23NM033877

Référence dossier Client:973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 01/09/2023 8:27
Date de réception : 29/08/2023

Page2/3
Date d'analyse : 29/08/2023

é':h. Référence client Description visuelle Tw"?"'u“:“l' Ty ’PN':P'W“" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
006 | PO206 - Bureau (4éme | Matériau de type systome /MTEIJU 6' 1/2 Calcination et' Fibros d'amiante non détoctées —
() | étage - 322) / Enduits 2 d":‘f"j" P“"“_‘: (t":y)” attaque acide
matenau semi-dur (méthode
.L)iassseé:fpzliittr;e Z SO osmveiedin (e interne de
Plafonds en traces (pulvérulent) traitement)
007 | PO207 - Toiture sur Matériau (pulvérulent) "TNU 6' 1712 Calcination 91' Fibres d'amiante non détectées ©
™ [ sous-sol semi enterré | (blanc) : matériau semi-dur attaque acide
(Extérieur) / Parties (blumminetax) (nok) (méthode
planes ou relevés : intgrne de
complexes asphaltés traitement)
Etanchéité asphalte -
Etanchéité de toiture
terrasse
008 | P0O208 - Toiture sur Matériau (pulvérulent) (gris) MTEJU 6' 17 2 "| Calcination et | Fibres d'amiante non détectées
sous-sol semi enterré | | Matériau dur (bitumineux) / attaque acide
(Extérieur) / Parties (noir) (méthode
planes ou relevés : imyrno de
complexes asphaltés traitement)
Etanchéité asphalte -
Etanchéité de toiture
terrasse
009 [ PO209 - Toiture sur Matériau (pulvérulent) (gris) MEEJTS'F. 1712 Calcination et' Fibres d'amiante non détectées *
sous-sol semi enterré | : matériau de type aluminium / attaque acide
(Extérieur) / Relevés : | (Planc) : matériau souple (méthode
revétements DR oY) interne de
bitumineux (bandes, traitement)
1és...) - Etanchéité de
toiture terrasse

(1

Observation(s) échantillon(s)

Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les &lé de

bilité sont disp

sur & de. La reprod

¢ de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 3
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'lls ont été regus et ne concernent que les objets sounys & 'essal. Seules certaines

prestations rapportbes dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifidées par le symbole *.
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse : AR-23-NM-100418-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2023 8:27 Paged/3
Dossier N° : 23NMO33877 Date de réception : 28/08/2023 Date d'analyse : 29V08/2023
Référence dossier Client:97 3057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HeROUVILLE-SAINT-CLAIR

NB 1 : Sauf information contraire sur o rapport, ke laboratoire effectus une analyse couche par couche de Mechantilien transmis par le demandeur
Des composants décrits simullanément dans une méme couche n'ent pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour Fanalyse.

MB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLF® s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
aventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables®* inférieure a la limite de détection. ** Pour étre opliquement
observable, una fibre doit avoir une largeur supérieura a 0.2 micrométre (um)” ;| “Fibres d'amiante non détectees” au MET s'entend comme |~ aucuna
fibre d'amiante n'a été détectde, I'échantilon cbjet de 'essail peut éventuellement enfermer une teneur en fibfe d'amiante inféreure & la limite de
détection,”

MB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou &n MET)
est de 0.1% en masse,

MNB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et & Farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux lechnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique danalyse
par MET indique que les échantillons ont ébé traités selon lannexe 2 du guide HSG 248 (MOLF) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB S : Analyse réalsde dans le cadre des textes rdglementaires suivants ;| Décret n® 2017-899 du 9 mal 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amété du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

MB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de larticke & de larrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et lidentification d’amiante
dalibérément ajouté dans bes matériaux et produits manufacturés.

Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-099825-01 Date d'émission de rapport : 30/08/2023 8:42 Page1/1
Dossier N° : 23NM033879 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 H6ROUVILLE-SAINT-CLAIR
N°® - Tochn P ration
o | Retérence client Description visuelle | ToEAS? — L Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | P0210 - Escalier (2émx | Matériau de type systeme | MET * | 1/ 2 *| Calcination et | Fibres damiante non détectées *
: : | TOKW :
étage) / Enduits a base | d'endult peinture (blanc) | attaque acide
de platre Lissées - matériau semi-dur de type (méthode
Murs et cloisons il d interne de
magonnés traitement)
Matériau dur (cé teux) - -/ - " - i Couche(s) non concernée(s)
(gns) & par la demande

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n‘ont pas pu faire fobjet de prises d'essai séparées pour lanalyse

NB 2 : "Fibres d'amnnlo non détectées au MOLP” s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essal peut
éventuelk nf une teneur en fibre d'amiante optiquement observables® inférieure a la limite de détection, ** Pour étre ophqumm
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme  * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantiion objet de I'essal peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de

détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB4:Lep t rapport ne mentionne que les analyses fusives. Toutefois, conformément & son offre ot & farrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une tochmquo d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat

NB S : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants . Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18)

NB 6 : Lo rapport est établi dans lo cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Julien Garcia

2 Technicien Analyste Microscopie

y .
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-103334-01
Dossier N° : 2INMO35747

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 H&ROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 14/08/2023 14.57
Date de réception : 11/08/2023

Page1/8
Date d"analyse : 11/0%/2023

N: Technique Préparation
dch. Référence client Description visuelle s/ [RomenTi Résultats
Analyste |  grilles ou Type
lames
001 | PO211 - Chambre 1 Matériau souple de type P‘I:I:EI;I:I 3‘ 172 "| caleination et | Fibres damiante non détectées *
(Rde - Logement de revétement de sol (beige) ; attaque acide
fonction) / Colles non | Matériau de type calle (méthode
bitumineuses Colle Gauna)(i interne de
jaune sous lino - traitement)
Revéternents de sols
002 | PO212 - Chambre 1 Matériau de type colle PI:EI:‘I:J; 142 Caleination g; Fibres d'amiante non détectées
(Rde - Logerment de (collant) (transparent) . attaque acide
fonction) / Colles non | Matériau seuple de type {méthode
bitumineuses Colle dalle de sol (gris) | matériau interne de
. de type colle jaune) ; traitement)
jaune de dalles de sol | oiadiau semi-dur de type
souples vynile - ragréage (pulvérulant) (gris)
Revétements de sols (i)
003 | PO213 - Chambre 1 Matériau semi-dur de type ?‘ltlfl:_z 3' 17 2 "| calcination et | Fibres damiante non détectées
{Rdc - Logement de enduit (plitreux) (blanc) ; attaque acide
fonction) / Enduits a matériau semi-dur de type iméthode
base de plitre Lissées enduft (granulaire) interne de
sur porteurs - Murs et (cémenteux) () traiternent)
cloisons magonnés Matériau fibreus de type = - - - | couchers) non concernéers)
papier peint (orange) I par la demande
(foncé)
004 | PO214 - Placard (Rdc - | Matériau de type systeme ?"E'EI;’J; 172 | Calcination et | Fibres damiante nan détectées ™
Logement de fonction) | d®nduit peinture (blanc) | attaque acide
Enduit 2 base de platre | Matériau semi-dur de type {méthode
Lissés sur cloisons - andut (patreux) (blanc)() interne de
Cloisons séches traitement)
(assemblées,
préfabriquées)
005 | PO215 - WC (Rdc - Matériau de type colle :HI:EFTJ 3* 112 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
mn Logement de fonction) (jaune) . matériau semi-dur attaque acide
Ragréage marron - de type ragréage (marron) (méthode
Revétements de sols | interne de
traiterment)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01
Dossier N® : 23NM035747

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57
Date de réception : 11/08/2023

Paged/s
Date d"analyse : 11/0%/2023

N® " 4 Technique Préparation
éch. Référence client Descripion visuslle utisée ! [NDprep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
012 | PO222 - Salle de bains | Matériau souple de type ;"'[I)EFTJ; 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
{Rdc - Logement de reviternant de sol (gris) attaque acide
fonction) / Colles nen [“"I‘l:’[;!“':’“” :; type {méthode
. . [=:] une) , matenau n.t de
Ibl'll..ll'l'llﬁﬂ L-ISQIS colle semi-dur de type ragréage ;Ia‘i‘,t;n:lenl]
jaun:l sous lino - (marron) : matériau semi-dur
Revétements de sols @n traces (blanc)(i)
013 ]| PO223 - Salle de bains | Matériau en traces (blanc) ; ?‘EEJ; 142 * Caleination gt‘ Fibres d'amiante non détectées
(Rde - Logement de matériau semi-dur de type attaque acide
fonction) / Ragréage ragréage {rose){) {méthode
rouge - Revétements interne de
de sols traiternent)
014 | PO224 - Salle de bains | Matériau semi-dur de type ?‘EIIE;R; 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
Rdc - Logement de joint (blanc) ; matériau attagque acide
Eo nction) J?jnints sami-dur da type joint (méthode
d'assemblage des eige) {clexid interne de
carreaux de platre du traitement)
tablier de la baignoire -
Murs et cloisons
magonnés
015 | PO225 - Salle de bains | Matériau dur de type J}"IEJJ 3‘ 112 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
Rdc - Logement de ciment-colle (beige) | attaque acide
Eo nction) ?E‘-ullas FrbidiaLl naeri-dur e iraces (méthode
Faience - Revétements | 20 interne de
de murs, poteaux, . traitement) _
cleisons, gaines, Matériau dur de type - - - Cauche(s) non concernéels)
coffres camelage. fajence (blanc) ; /- par la demande
malénau de fype peinfure
en lraces (blanc)
016 | PO226 - Salle de bains | Matériau de type systéme ?‘ltl.fgj 3' 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
Rdc - Logement de d'enduit painture (beige) | attagque acide
'FQ nction) J?Epe inture matériau semi-dur de type (méthode
décorativas enduit (plitreux) (blanc)(i) interne de
Gouttelettes - traiternent)
Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01
Dossier N® : 23NM035747

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57
Date de réception : 11/08/2023

Paged/8

Date d"analyse : 11/0%/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
S Référence client pti ulisbe! [WBpren] NE Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
017 | PO227 - Salle de bains | Matériau de type systeme | MET * 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
J D7RT
(Rdc - Logement de d'enduit peinture (blanc) | attaque acide
fonction) / Enduits & malériau semi-dur de type (méthode
base de platre Lissgs | “"out (Platrewx) (blanci() interne de
{couche apparente) - traiternent)
Plafonds
018 | P0228 - Salle de bains | Matériau de type peinture “QEIIEI: 172 | calcination et | Fitres damiante non détectées
(Rdc - Logement de (vert) ; matériau semi-dur de | / attaque acide
fonction) / Enduits a | yPe endul (pldtreux) {méthode
base de plitre enduit | 2" interne de
de lissage sur plafond traitement)
béton - Plafonds
019 | P0229 - Cuisine (Rdc - | Matériau souple (foncé) MCI‘E'IBJ 12 * Calcination nt‘ Fibres d'amiante non détectées
Logement de fonction) | matériau dur de type / attaque acide
Colles Faience - ciment-colle (beige) (clair) ; {méthode
= tériau de type peinture i
Revétements de murs, | |1 g interne de
poteaux, cloisons fblimnc) + on thces Juune} ; traitement)
N . i matériau semi-dur de type
gaines, coffres enduit en fraces (blanc) ;
matériau dur de type joint
ciment (blanc)(}
Malériau dur de type i -] - * - * Couche{s) non concernée(s)
carrelage, faience (blanc) /- par la demande
020 | PO230 - Cuisine (Rdc - | Matériau de type peinture “ggﬁﬁ 112 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
Legement de fonction) | (Blanch | matériau semi-dur ! attaque acide
Enduits 4 base de de1ypa andul [piRineu) iméthode
. (blanc) ; matériau dur de interne de
platre Lissés sur poutre intarne
type martier, béton, chape Iraite
béton - Poutres et (aris) (foncé) aitemnent)
charpentes — ) - - . _
Maténiau semi-dur - - - = Couche(s) non concernée(s)
(granulaire) (cémenteux) I- par la demande
(marron)
021 | PO231 - Cuisine (Rdc - | Matériau dur de type M[E?TRT* 172 7| Caleination et | Fibres damiante non détectées *
Logement de fonction) | ciment-<olie (pulvérulent) J attaque acide
Colles de carrelage - (gris) ; matériau de type (méthode
- peinture (pubsérulent) en interne de
Ravéternents de sols traces (blanc)(i) ernlpitird
Matériau souple (beige) o -f - * . * Couche(s) non concernée(s) *
matdriau dur de type h par la demande
carrelage. fajence (blanc)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01
Dossier N® : 23NM035747

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57
Date de réception : 11/08/2023

Page5/8
Date d"analyse : 11/0%/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- L] - -
022 | PO232 - Cave Matériau de type peinture ""[%TRT 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
M | (Sous-sol) / Calorifuges | (Panc) ; matériau semi-dur ! attaque acide
Enveloppe et isolant - | 9¢ fype endu (blanc) ; {méthode
h N . matériau de type maillage dej interne de
Conduits de ﬂundefs (@ir | cores {blanc) : matériau oeolsher
eau, vapeur, fumée, fibrewss de typa isolant
echappement, autres (arange)(i)
fluides)
023 | PO233 - Pidce Matériay sermi-dur de type J'MQE;(I-BJ 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
(Sous-sol) / Enduits & | endutt (granulaire) attaque acide
base de ciment projets | (cémenteux) (gris) {méthode
Talochés - Murs et interne de
cloisons magonnés | iraitereei)
Maténau semi-dur de type b * =1 - - Couche{s) non concernée(s)
enduit {pléfreux) en traces /- par la demande
{blanc)
024 | PO234 - Escalier Matériau de type systéme HICEIIB!: 152 * Calcination g; Fibres damiante non détectées ~
(Sous-sol) / Peintures | d'enduit peinture {blanc) | / attaque acide
décoratives Peinture matériau sermi-dur de type (méthode
enduit (granulaire) int de
sur poutre - Poutres et cémeanteux) taris interne
charpentes E ) o) traitement)
025 | P0O235 - Escalier Matériau de type systéme | MET. * 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
(Sous-sol) / Peinture | denduit peinture (blanc) ; | / attague acide
blanche - Revétements | matériau semi-dur de typa {méthode
de murs, poteaux endult (pltreux) (Blanc)(i) interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres
026 | PO236 - Dégagement 1 | Matériau de type systame MIII!EI'-'rRTi 172 * Calcination nt. Fibres d'amiante non datectées
(Rdc) / Peinture denduit painture (violet) : | ! attague acide
décoratives - matériau semi-dur de type (méthode
Revétements de murs, | ™" (beige)i interne de
poteaux, cloisons, - traitement) .
gaines, coffres Matériau dur de type - - - Couche{s) non concernde(s)
moitier, béton, chape / par la demande
(granuisire) (gris)
027 | PO237 - Sanitaire 1
(Rdc) / Colles de
carrelage -
Revétements de sols

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01
Dossier N® : 23NM035747

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57
Date de réception : 11/08/2023

Pageb/8
Date d"analyse : 11/0%/2023

N* : . Technique Préparation
Description visuelle
Sch! Référence client utiisée | [Nb prap/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau (gris) (fencé) | “IEEI&!: 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées

matériau dur de type / attaque acide

cimant-colke (granulaira) {méthode

(grisi{i) interne de

traiterment)

028 | PO238 - Dégagement 3 | Matériau de type systéme J'HDE?TRT. 172 * Calcination at' Fibres d'amiante non détectées
(Rde) / Peinture denduit peinture (violet) ; attaque acide
décorative - matiriau serri-dur de e {méthode
Revétements de murs, | Smouit (platreux) (blanci(y interne de
poteausx, cloisons, _ traitement) -
gaines, coffres Matériau dur de fype s - - . Coucheys) non concerndeys)

matier, bétan, chape (gris) | | par la demande

029 | P0239 - Dégagement 2 | Matériau do type systeme | MET & | 1/ 2 *| Caleination et | Fibres damiante non détectées *
(1er étage) / Peinture | d'@nduit peinture (violet) ; attaque acide
décorative - matériau semi-dur de type {rméthode

enduit (plitreux) (blanc) + interna da
Revé'lemem_s de murs, (beige) | matériau dur de iraltemset
poteaux, cloisons, type martier, béton, chape
gaines, coffres (gris)(i)

030 | PO240 - Dégagement 1 | Matériau de type systéme ;"EIIBJ 12 | Calcination et | Fibres damiante non dtectées
(1er étage) / Peinture | denduit peinture (violet) ; altaque acide
décorative - matériau semi-dur de type (mithode
Revétements de murs, | G (Pae) (Hanch+ Iisme o
poteaux, cloisons, Can sl . traiternent)
gaines, coffres Matériau dur de type A - - - Couchels) non concernéers)

movtier, béton, chape (gris) / par lo demande
- -

031 | PD241 - Dégagement 3 | Matériau de type systame :.‘QEI-(rBI: 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
EZérne étage} | Peinture | 9enduit painture (viclet) | attaque acide chrysolile
décorativa - mali!'lau semi-dur de type {méthode
Revétements de murs, | *"" (blanc) | matériau de interne de
poteaux, cloisons Lol i i traitement)

. ' " matériau semi-dur de type
gaines, coffres enduit (cémantews) (gris) :
matériau semi-dur de type

enduit (platreux) (blanch(i)

032 | PO242 - Sanitaire 3
(2éme étage) / Colles
de carrelage -

Revétements de sols

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01

Dossier N* : 23NM035747
Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de réception : 11/08/2023

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page7/8

Date d"analyse : 11/0%/2023

-
;:h_ Référence client Description visuelle | Technidue — J'::“’“u““ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET * 172 | calcination et | Fibres damiante non détectées
camelage, fatence (tachets) | / QKBY attaque acide
(pubvérulent) (beige) (fance) {méthode
. matériau dur de type imtarna de
ciment-colke (gris) (foncé) ; traiternent)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(cémentewx) (gris) (clair)(i)

033 | PO243 - Dégagement 2 | Matériau de type systéme J"“IJI'E?.'I-H'I'. 112 7| Calcination et | Fibres d'amiante non détecties *
{3éme étage) / Peinture | d'enduit peinture (violet) ; attague acide
décorative - ratériau semi-dur de type (méthode
Revétements de murs, | Smduf (Pldtrewx) (blanc) ; interne de

. ! matériau dur de type traitement)
poteaux, cloisons, mortier, bétan, chape (gris)
gaines, coffres i

034 | PO244 - Sanitaire 3 Matériau dur de type r. 1 112 "| Caleination et | Fibres damiante non détectées ~
(3éme étage) / Colles | ciment-calle (gris) (foncé) ; J attaque acide
de mrmlage = matériau dur {cémanteux) {rméthode
Revétements de sols | (Mao" (clain®) interne de

traitement)

Matériau dur de type b * =1 - - - - Couche{s) non concernéeys)
carrelage, faience (tachets) | | par la demande
(beige) (foncé) | matériau
dur de type joint ciment
(gris) (foncé) ; maténau
(biane)

- - *

035 | PO245 - Hall (Rdc) / Matériau do type systéme ;ﬁfgv 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
Peinture blanche - denduit peinture (Blane) | altaque acide trémolite-amiante
Revétements de murs, | Matériau semi-dur de type {méthodes
poteaux, cloisons, a_ndut {pl&treus) (Blaneh( interne da
gaines, coffres i traitement)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation|s) couche(s)

[0} Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniguement inséparables.
(i) La teneur en fibres damiante détectée ast proche de la limite de détection. Plusieurs prises dessais ont été
réalisées et ont parmis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d’amiante dans les matériaux :

Tows les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que sows sa forme intégrale_ il comporte B
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IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page8/8
Dossier N* : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d"analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscop:
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'‘ont pas pu faire lobjet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essai peut
éventuellerment renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0,2 micromeétre (um)" ; “Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d’'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essal peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses jusives. Toutefois, conformément & son offre et & farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’'amiante

délibéréement ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Marine Wattebled

Technicienne Analyste Microscopie
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur d de . La reprod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 8
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-115665-01
Dossier N° : 23NMO44037

Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 08/11/2023 327
Date de réception : 06/11/2023

Page1/5
Date d"analyse : 06/11/2023

N: Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client pti uilisée ! [Fb prom7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lamas
001 | PO246 - Salle de bains | Matériau (pulvérulent) M,I!Eh'll'us‘ 172 * Caleination et | Fibres d'amiante non détectées *
™ | (4&me étage - 316)/ | (marron) : matériau souple | / attaque acide
Piaques souples biturnineux (noir) (collant) (méthode
bituminauses intgrna de
antivibratiles Plaque traitement)
bitumineuse 1 -
Baignoires
002 | PO247 - Salle de bains | Matériau souple bitumineux HEJUE* 11 2 "| calcination et | Fibres d'amiante non détectées
(4éme étage - 318) / Eﬂoifl_i.colhnt:l » atériau attaque acide
Plagues souples (pulvérulent) (marron) {méthode
bitumineuses imf"“ de
antivibratiles Plaque traitement)
bitumineuse 1 -
Baignoires
003 | PO248 - Salle de bains | Matériau (pulvérulent) :".I!EJU s‘ 142 "| caleination et | Fibres damiante non détectées *
M | (4éme étage - 323) / (marron) ; matériau souple attaque acide
Plaques souples bitumineux (neir) (callant) (méthode
bitumineuses ini-_ama de
antivibratiles Plaque traitement)
bituminause 2 -
Baignoires
004 | PO249 - Salle de bains | Matériau (pulvéruent) “.FJUE‘ 11 2 "| calcination et | Fibres damiante non détectées
™ | (48me étage - 331) | | (marron) ; matériau souple | / ataque acide
Plaques souples bitumineux (noir) (collant) (méthode
bitumineuses (Rbeao) interne de
antivibratiles Plaque traitement)
bitumineuse 2 -
Baignoires
D05 | PO250 - Fagadgs Matériau de type peinture MTEJUE* 1/ 2 * Calcination et‘ Fibres d'amiante non détectdes *
M | (Extérieur) / Enduits & | (beige)  matériau {blanc) | ! attaque acide
base de ciment projeté | Matériau semi-dur de type {méthode
Lissées - Poteaux andut (cémenteio) interne de
(granulaire) (gris) traitement)
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Dossier N* : 23NM044037
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Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27

Date de réception : 06/11/2023

Page2/5
Date d"analyse : 06/11/2023

N® " 4 Technique Préparation
Description visuelle
Sch) Référence client uthisée | [Nb prep! Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - e -
006 | PO251 - Facades Matériau semi-dur (beige) ; "‘!FNTU . 17 2 | Calcination et | Fibres damiante non détectées
M| (Extérieur) / Colles matériau semi-dur de type / attaque acide
Faience jaune enduit (cémente) {mithode
extérieure - (granulaire) (gris) interne de
Revétements de murs, traitement)
poteaux, cloisons,
gaines, coffres
007 | PO253 - Salle de Mabéiall sewi-dur de bype ?11!5’;" e 172 | Calcination et | Fibres damiante non détectées *
{1 musique (Rdc) / enduit (platreux) (poudreux) attaque acide
Panneaux platreux (blanc) ; matériau souple {méthode
insonorisants au sol - | "oreLx e type papier, interne de
Revétements de sols | T o aees traitement)
008 | PO254 - Salle de Matériau souple de type MET 17 2 “| calcination et | Fibres damiante non détectées
rnusique {Rdﬂ} | Colles | revitemant de sol (vert) | ! attaque acide
non bitumineuses Colle | matériau de type colle (méthode
! : (jaune) ; matériau semi-dur interne de
jaune de lino - fibrewx de type bois .
Revétements de sols il traitement)
copeaux (beige) + (marmon)
009 | PO25S - Dégagement 2 | Matériau de type peinture "‘!ENTU 6* 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
i1 [ﬂérna ﬂtﬂgﬂ:’ I|| EI"Idl.IitE [ﬂl‘ls:l : matérau semi-dur de / anaqug- acide
a base de platre type endult (pidirew) (méthode
Lissées - Murs et (blanc) ; matériau semi-dur intarna de
. . (cémenteux) (granulaira) traitement)
cloisons magcgonnes :
(gris)
010 | P0256 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture HFJUE. 12 * Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
) | (3ame étage) / Peinture | (gris) : matérau semi-dur de / attaque acide
décoratives - type endult (pilbeuw) {méthode
Ravétemeants de murs (blanc) ; rukbiall saei-dur interne de
. ! de type endult (cémentaux) traiterment)
po_teﬂux, cloisons, (granulaire) {gris)
gaines, coffres
011 | PO257 - Dégagement 1 | Matériau de type peinture rFJu; 172 * Calcination gt‘ Fibres damiante non détectées
) | (2éme étage) / Peinture | (gris) + (rose) ; matériau attaque acide
décoratives - ‘fmff"‘d“ de type “‘“"'I (méthode
(plitroux) (blanc) ; matériau interna de
Rev?.-ien‘lent_s de murs, arl-dir de s nedult o
po_teaux. CIDISDI'IS, (cémenteux) (granulaire)
gaines, coffres gris)

Tous les dléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce docurment n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5
page(s). Les rdsultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 48é regus et ne concement que les cbjets soumis A l'essal. Seules certaines

prestations rapporibes dans co docurment sont couveries par Facerbdtation. Eles sont identifides par le symbale *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord -Ouest CEBAT
Biltimant B1 1284, rue Achille PERES
F-55640 Dunkergue, FRANCE

Tibl: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 68 T2 80 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: v ewrofins framiante/aralyses
S.A5 aucapital de 7 500€ RCS DUNKERGQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

676 293

cofrac
ACCREDITATION N
1- 1935
Portée disponible sur
www cofrac. fr ESSAIS

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 321 sur 342




re
A4

Qualiconsult

IMMOBILIER

PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° : 973057
14/12/2023

Immeuble bati concerné :

Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01
Dossier N* © 23NM044037

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27

Date de réception : 06/11/2023

Paged/s
Date d"analyse : 06/11/2023

;:h_ Référence client Description visuelle Tz';‘":'f = J'::Pﬂrﬂﬁﬂﬂ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
012 | PO258 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture JP,FJU s* 142 | Calcination et | Fibres damiante nen détecties ~
M | (2éme étage) / Enduits | (@ris) + (rose) | matériau attaque acide
4 base de platre - Murs | 3¢m+dur de type enduit {méthode
. . (platreux) (blanc) ; matériau interne de
et cloisons magonnés | . delype sndul rattoment)
(cémentaux) (granulaira)
(gris)
013 | P0O259 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture ?‘!I!EJUE‘ 17 2 "| Calcination ef | Fibres damiante non détectées *
M | (2éme étage) / Enduits | (aris) + (rose) ; matériau attaque acide
4 base de platre - Murs ?:ﬁ":d“}d{:hmzmﬁuli! ) (méthode
reL, nch , Matenau i
et cloisons magonnés | o type enduit :;:;nn:e ':;}
(cémenteux) (granulaire)
(gris)
014 | PO260 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture ;"!I!EJUE* 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détecties
) | (1er étage) / Enduits & | (@7is) + (rose) ; matériau attaque acide
base de platre - Murs | Semi-dur de type enduit {méthode
et cloisons magonnés | (P'anc): maténiau sem-dur interne de
de type enduit {cémentewx) traitement)
(granulaire) (gris)
015 | PO261 - Dégagement 1 | Matériau de type peinture r‘l‘Eh.Irl.IE. 172 "| calcination et | Fibres damiante non détectses
M | (1er étage) / Enduits & | (gris) ; matériau semi-dur de attaque acide
base de platre - Murs | YPe enduit (poudrewx) {méthode
et cloisons magonngs | (Platrew) (blanc) interne de
traiternent)
016 | PO262 - Dégagement 1 | Matériau de type peinture JPTEJUE* 1/ 2 |Calcination et | Fibres d'amiante non détectées *
{1 (Rdﬂ} ! End Ullts é hﬂSﬂ [ﬂl‘li:l . hﬁ_t#rnu sami-dur de a“aqug. acide
de platre - Murs et type endult (pidtreux) {méthode
cloisons magonnés fbianc) ; maaciau sseri-dur interne de
de type enduit {cémentawx) traitement)
(granulaire) (gris)
017 | PO263 - Dégagement 2 | Matériau de type peinture HFJUE: 172 | Calcination et | Fibres d'amiante non détectées ~
" | (Rdc) / Enduits a base | (aris) : matériau semi-dur de attaque acide
de platre Lissées - type andult (pitrau) {méthode
Murs et cloisons (elanc) ; rakbding aami-dur interne de
de type endult (cémentaux) traiterment)
magonnes (granulaire) (gris)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01
Dossier N* : 23NM044037

Référence dossier Client: 973057
Awenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27

Date de réception : 06/11/2023

Paged/S
Date d"analyse : 06/11/2023

N® " 4 Techn Préparation
ety Référanca clisnt Description visuslle wu‘:‘:" — “r:m Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
018 | PO264 - Dégagement 2 |\ o s do type MET * 172 "| Caleination et | Fibres d'amiante non détectbes *
{Z_éme étage) / Ca_lles ciment-calle (granulairs) ] TNUB athuas ol
Plinthe calrrelage a (gris) (méthode
base de ciment - interne de
Revétement?s de murs, traitement)
!gz?:.::fﬁf:ns‘ Matériau somi-dur (blanc) | - " s " - "] Couchwis) non concembu(s)
por la demande
019 | PO265 - Dégagement 2 | Matériau dur de type ,FFJU a‘ 172 “| Calcination ef | Fibres damiante nan détectées *
(1er étage) / Colles ciment-colle (granulaira) attaque acide
Flinthe carrelage a (blanc) ; matériau semi-dur {méthode
base de platre - (beige)d interne de
Revétements de murs, _ traitement) _
poteaux, cloisons, Matériau dur de type - - - Cauche(s) nan concarnée(s)
gaines, coffres camelage, fajence (tachetd) | | parda decnernds
(beige) ; matériau dur de
type joird ciment
(granulaire) (gris) (forcd)
020 | PO266 - Dégagement 1 | Matériau dur de type . N 17 2 “| calcination et | Fibres damiante non détectées
(Rde) / Colles Plinthe | ciment-colie (granulaire) attaque acide
carrelage a base de (gris) iméthode
ciment - Revétements interne de
de murs, poteauy, . traitement) _
cloisans, gaines, Matériau semi-dur (blanc) - " - f - Couche{s) non concernée(s)
coffres ! par la demande
021 | PO267 - Hall (Rdc) / Matériau dur de type “DEl?TR‘I‘. 17 2 " | caleination et Fibires d'amiante de type
@ | Colles Plinthe marbre - | cimentcolie (granuisire) | / attaque acide chrysotie
Revétements de murs, | (87s) (foncé) . matériau {méthode
poteaux, cloisons, (blanchii interne de
gaines, coffres traitement)
022 | PO268 - Hall (Rdc) / Matériau dur de type }‘1!5;”5 112 "| Calcination et | Fibres damiante non détectées *
1 | Colles de ::arrelaga cirr_lant-oulle {Epan-ulaim] attaque acide
Colle de dalles marbre | (078) : matériau ) {méthode
- Revétements de sols Gubsnileed) (oris) (ancé) interne de
traiterment)
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page5/5
Dossier N* : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d"analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client:973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

V.
(1) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

(0] Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.
(i La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

éthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop«
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop«
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'‘ont pas pu faire fobjet de prises d'essal séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; *Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : ™ aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essal peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de
détection "

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Lo présent rapport ne mentionne que les analyses fusives. Toutefot nformément a son offre et a farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en cauvre les deux techniques MOLP et META sur tous les écharl)llons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'dentification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Jodle Andrews
icienne Analyste M pi
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Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-123285-01 Date d'émission de rapport : 11/12/2023 14:27 Page1/2
Dossier N° : 23NMO49020 Date de réception : 06/12/2023 Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

M| Reterence client Description visuelle | Techriaee | Prégaration .
Analyste grilles ou Type
lames
001 | PO26S - Fagadas Matériau semi-dur de type PEETEI * 12 * Calcination at' Fibres d’amiante de type
M | (Extérieur) / Enduit enduit (granulaire) attaque acide chrysaotile
ciment en sous-face - | (cémenteux) (gris) (beige) (méthode
Escalier de secours Gonc4) ; anbbries (nok) n interne de
tracas traitement)
002 | PO270 - Fagades Matériau sermi-dur de type JPTEBM 172 * Calcination ‘; Fibres d'amiante non détectées =
(Extérieur) / Joint joint {cémanteux) (gris) attaque acide
d'assemblage du noya | (fenediii (i {méthode
central - Escalier de interne de
SaCOUrs traiterment)
Y - L -
003 | PD271 - Facades Matériau semi-dur de type “}ﬂ-& 242 : Fibras dramiants de type
(Extériaur) / Enduit enduit (cémaenteux) chrysotile
ciment en sous-face -  |LlBreux) (gris) . _
Escalier de secours Matériau (gris) (fancé) + ol - - - Couche(s) non cancernéeys)
(gris) (clair) + (beige) I par la demande
(chair)
1 - i -
004 | PO272 - Facades Matariau (neir) en traces ; :.‘LE"‘I:;V 1 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
M| (Extérieur) / Joint matériau semi-dur de type attaque acide chrysotile
d'assemblage du noyay | 1oin (sémenteus) (gris) {méthode
central - Escalier de (foncA)() interne de
SECOUrs trai‘t&m&nl]
QObservation(s) échantifons)
(1) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniguement inséparables.
(i Ce résultat a 616 confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(0] La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée ast proche de la limite de détaction. Plusieurs prises dessais ont été
réalisées et ont parmis de confirmer le résultat.

z JJ.."'

Tous les diéments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de oo document r'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 2

page(s). Les nésultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 686 regus et ne concement que les objets soumis & 'essal. Seules certaines IO' rac
prestations rapporides dans co document sont couvertes par Maccréditation. Eles sont identifides par e symbaole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord Ouest CEBAT ACCREDITATION N®

Biltimant B1 1284, rue Achille PERES 1- 1935

F-59640 Dunkorqus, FRANCE Portée disponitie sur

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 20 65 72 90 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.euroling friamiame/analyses/ S ESSAIS

5.A.5, au capital do 7 5008 RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 325 sur 342




re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante N° : 973057
14/12/2023

QuallconSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-123285-01 Date d'émission de rapport : 11/12/2023 14:27 Page2/2
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Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscop:
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'‘ont pas pu faire lobjet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essai peut
éventuellerment renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0,2 micromeétre (um)" ; “Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d’'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essal peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses jusives. Toutefois, conformément & son offre et & farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’'amiante
délibéréement ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

r’“’S\

Estelle Riberon
Cheffe de Service EABNO CEBAT

DUNKERQUE
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur d de . La reprod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'lls ont été regus et ne concerent que les objets soums 4 I'essal. Seules certaines CO'ICC
prestations rapporiées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses Pour Le Bi Nord-Ouest CEBAT ACCREDITATION N
Bitiment B1 1294, rue Achile PERES 1- 1935
F-59640 Dunkerque, FRANCE Focia isponites sur
www.cofrac.fr E s S A l s

Tél: +33 388 91 65 31: +33 3 28 66 72 90 - Fax: #33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.ewrofins friamiante/analyses/
S.AS. aucapital de 7 S00€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 71128

Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 326 sur 342



re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I’'amiante N°: 973057

Qualiconsult 14/12/2023

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse | AR-23-NM-123161-01 Date d'émission de rapport : 11/12/2023 6:44 Pageil
Dossier N° : 23NM049019 Date de réception : 06/12/2023 Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N® Technique Préparation
Description visuelle
ek, Référence client pti wilsisi [Noowenli Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- - -
001 | PO273 - Garage 2 Matériau semi-dur de PEEI.{IS 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
M | (Sous-sol) / Enduits de | type enduit {cémenteux) attaque acide détectées
débullage - Murs et (gris) (foncé) | matériau (méthode
cloisons magonnés semi-dur de type ciment interne de
(gris) (clair) traiterment)
Observation(s) échantilfors)
(1) Les différantes couches décrites de maniére commune sont techniguement inséparables.

Méthode d'analyse EI'I'IE'O!& pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthade interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Méchantillon transmis par le demandaur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire Nobjet de prises d'essai seéparées pour Mfanalyse.

NB 2 : “Fibres d'amiante non détectées au MOLF® s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a ¢té détectée, I'échantillon cbjet de 'essal peut
avantuallement renfarmer une teneur en fibre d'amiante opiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre opliquemant
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0,2 micrométre (pm)” ; “Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une tenaur en fibre damiante inféreure & |a limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans bes matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matéraux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% an masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mantionne que les analyses conclusives. Toutefols, conformément & son offre et & farrété du ler ectobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux lechnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont &té traités selon lannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants | Décret n® 2017-898 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrat n® 2011-629 du 3 juin 2011, Armété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de larticle & de larrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d’amiante
dalibérément ajouté dans bes matériaux et produits manufactures.

Betty Berten
Technicienne de Laboratoire
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ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAG
(Documents fournis par le Maitre d'Ouvrage)
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Crous PROGRAMME

Normandie

REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR

Site d'hébergement universitaire d'Hérouville Saint Clair

CROUS Normandie
135 Boulevard de I'Europe
76100 ROUEN
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concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

I INTRODUCTION :
Le préseni programme vise & présenter le projel de réhabditation du batiment D de la résidence
universitaire Grémillon sur le site d'Hérouville Saint Clair 14200,

L'opération a pour objectif :

La réhabiktation compléte des logements. des équipements techniques, des parties

communes et des locaux du batiment.

Suppression des douches communes, intégration d'ume tolette, dune douche et dun

lavabo dans chague chambee

La réhabilitation énergélique de lenveloppe du bdtiment plus particuliérement par
raméboration de lsolation extérieure, des murs, des menuiseries extérieures et de la
toiture lerrasse

Limitation de la consommalicn d'énergie et optimiser la consommation des fluides du

batiment.
Il LE SITE :
2. Description du batiment :

Dale de

construction 1967

Burface ufile netle 2 B85 m?

NV eaLx SS+RADC+ 4

Chauffage Réseau de chaleur urbain
113 ¢h da 8 m*#
2T1 env. 18 m@

INb actusl de 11 T1b @nv. 32 m? (duplax)

Jogaments 2 T2 env. 49 m* (duplax)

1 T3 anv 65 m? (logement de fonction)

[Salle commune

Salle de travail (RDC)
Salle de musique
Cafétéria
Cuisine collective da 27 m? (1/niveau)
2 Blocs de douche de & m? (1/niveau)

Il L'OPERATION :

1. Objectifs vises ;

¥ Metire les batiments aux normes actuelles de confort,
¥ Amélioration les perdormances énergétiques du batiment conformément aux normes en

vigueur,

Programme de réhabdation batiment D résidence Grémillon Hérouville 5t Clair
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v Améliorer I'état des accés au bitiment notamment pour les Personnes 4 Mobilité Réduite
(PMR) conformément & la réglementation en vigueur pour les logements étudiants.

v Donner l'accés a internet trés haut débit. Via déploiement d'un systéme Wi-Fi sur
Fensemble du batiment et de la fibre optique dans les logements permettant le raccordement
a un opérateur privé.

v Mise en sécurité incendie du batiment. Création du désenfumage des circulations
verticales et horizontales, alarme incendie, SSI.

v Limiter les colts de fonctionnement et de maintenance. Evaluation du projet en colt
global.

v Améhorer le confort phonique.

v Suppression des duplex (3éme/4éme niveau). Création de chambre au 3éme niveau et
création de T2 au 4éme niveau, a valeur constante du nombre de places disponibles avant et
aprés aménagement.

v Offrir une diversité de logement : chambres et T2 (env. 27m?),
v Création de petit espace sanitaire et rangement pour les personnels & chaque niveau.
v Création d'une Laverie au rdc en lieu et place de la salle musique.

v Création des ateliers techniques du site au sous-sol du batiment el de la base vie
comprenant les vestiaires des personnels au rdc en lieu et place du logement de fonction,

2. Développement durable-Loi de transition énergétique :

L'opération s'inscrit dans les objectifs de développement durable de I'Etat a travers la loi de
transition énergétique pour la croissance verte. Afin de contribuer plus efficacement a la lutte
contre le déréglement climatique et de renforcer lNindépendance énergétique de la France.

Le projet prendra notamment en compte les critéres suivants :

¥ un choix de matériaux durable et faciles a entretenir,
¥ un choix de matériaux et équipements a faible émission de gaz a effet de serre,

¥ une bonne gestion et tri des déchets de chantier en appliquant notamment la charte
de « bonnes pratiques » pour la gestion des déchets du BTP,

¥ les objectifs économiques définis a I'article V,

¥ @ terme une réduction de la demande et des besoins énergétiques du batiment,
¥ une recherche de facilité de la maintenance des installations,

¥ la limitation des nuisances de chantier.

La conception du projet s'appuiera sur une approche en colt global : colt de construction et colt
d'exploitation et de maintenance.

L'équipe de maitrise d'ceuvre devra proposer des solutions éprouvées afin de favoriser la réduction
ou l'autonomie de la consommation des fluides el des énergies du batiment (panneaux
photovolt récupération des eaux de pluie, ...)

q

L'équipe de maitrise d'ceuvre, dans sa mission de conception et jusqu'a la consultation des
entreprises de travaux devra intégrer ces principes de développement durable et d'approche
économique globale du projet.

3. Planning prévisionnel indicatif :
Les étapes essentielles du planning prévisionnel du projet :
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» Notification du marché de 'équipe de maitrise d'eeuvre @ mi-avril 2023

+ Réalisalion des dludes et dossier de consullation : de mai 2023 & janvier 2024

» Consultation des entreprisas - lévriar 2024

+ Analyse des offres el atiribution : mars 2024

= IMPERATIF : notification des marchés des enireprises avril 2024

+ Période de préparation mai-juin 2024

» Réalisalion des travaux : julllet 2024 jusqu'a juin 2025 (11 mols travaw compris les congés).

IV. DESCRIPTION DU PRO.JET:

Le CROUS souhaite diversilier son offre de logemeant.

Les espaces devront étre optimisés afin de garder une ofire de logement conséquente et variée
parmattant d'accueillir des publics aux beseins différents.

Les lpgements seront donc au minimum des chambres de 9 m? proposant douche-we-lavabo et
das T2.

L'accent devra également éire mis sur la nécessité d'orientation des choix d'aménagement, des
matérials el des malériaux afin d'oplimiser, la soldité, les frais dentretien, de ménage el de
maintenance sur l'ensemble du batimeant.

1. Les chambres « classiques - :

Un des objectifs principaux de ceitte réhabilitation est dinstaller les trois éléments
sanitaires (douche, WC, lavabo) dans chague chambre,

il rantg f ! Lt f
« Réfection compléte de Minstallation élecingue.
- Mise en place de sous-complage en entrée du batiment
- Installation de délecteurs de fumées dans chague logement.
- Mise en place de luminaires & économie d'énergie dans l'ensemble du batiment ;
- Insiallation d'environ huit (8) a neuf (9) prises dans chague chambre pour éviter les
surchaufies et les multiprises :
- 2 an éte de lit,
-3 au bureau,
- 1 prise réfrigérateur,
- 2 emplacements a définir.
(- cabine sanitaire -1 au lavabo)
- Cablage internet en réseau fibre oplique
- CAblage pour borme Wifi en lien avec le prestataire du Crous
- Maintien de l'nterphonie existante

» Plomberig ;
- Réfection compléte de la plomberie :
- mise en place d'un sous-comptage sur le réseau dalimentation d'eau froide en
entréa du batiment

- mise en place d'un sous-comptage sur le réseau de chaleur en enirée du batiment
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- les réseaux d'alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire seromt en cuivre
ou PVC pour les colonnes montantes, la distribution d'étage y compris la jonction
jusqu'aux appareils d'utilisation et le bouclage
- le réseau d'eau chaude sera calorifugé si nécessaire
- le réseau intérieur de distribution d'eau froide sera équipé de toutes les vannes,
clapets, pots de décantation, tubes témoins suppresseurs, et autres dispositifs
permettant le meilleur suivi qualité possible
- les réseaux devront étre congus de fagon a éviter toute stagnation trop importante
de l'eau dans les canalisations, de méme les canalisations d'évacuation seront
munies de tampons de dégorgement
- les évacuations Eaux Vannes (EV), Eaux Usées (EU)) seront en PVC
- Atténuation des bruits de descente d'eau,
- Etude d'un réseau indépendant pour l'utilisation des eaux de pluie pour les sanitaires.
Réfection compléte des installations de chauffage avec pose de robinets thermostatiques
inviolables.

¥ Espace saniaire :
- Création d'un espace sanitaire dans chaque chambre comprenant douche, lavabo, WC.
- L'espace sanitaire sera équipé de tous les accessoires, prise rasoir, luminaire, miroir, rideau
de douche, etc....
¥ Ventilation :
Installation d'une VMC dans chague espace sanitaire avec bouche d'extraction
hygroréglable et d'une entrée d'air hygroréglable dans la menuiserie extérieure.
¥ Mobiker ;
- Remplacement complet du mobilier en optimisant I'utilisation de I'espace pour la création
d'un lieu de vie :
- it 90x200 avec la possibilité de proposer un systéme de lit relevable,
- bureau avec tous les aménagements nécessaires (rangements, informatique, ...),
- rangements : bibliothéque(s), meuble de chevet, meuble(s) haut(s) et penderie,
- intégration d'un petit réfrigérateur « table top » silencieux et d'un espace
micro-ondes,
- range-valise.
Une étude descriptive sera présentée au maitre d'ouvrage.
Le mobiker sera en mélaminé pour les parois verticales et en stratifié pour les plans de travail.
- Instaliation d’un tableau pour affichage (en option).
¥ Finitions :
- Peinture et revélements muraux : toile de verre ou autres matériaux + peinture satinée sans
COV ni éther de glycol.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peinture sur métaux ferreux et non-ferreux (huisseries meétalliques)

- Remplacement des sols existants (vinyle) par des dalles vinyle, classé U3-P3, réaction au
feu M3 ou M2 (scudures a chaud).

2.72:

L'aménagement de base restera le méme que celui des chambres « dlassiques »,

Les T2 destinés a& accueillr 2 personnes (couple ou co-location), comprendrons en plus de

I'espace sanitaire, deux chambres et un coin cuisine.

Une attention particuliére devra étre apportée sur :
- l'espace santtaire : les T2 ayant une plus grande surface, I'espace sanitaire proposé
pourra étre plus spacieux,
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- Faménagement d'un « coin cuising » comportant une kitchenette, avec évier el plaques
glectriques, des rangements dédiés el un vrai espace repas,

- les T2 seront onmposés dia deux chambres, donl une chambre pouvant accusilic un B i
pour 2 personnes. Prévoir lNnstallation d'un lit de 140x200 ou 2 lits de 90:200 non fixes. | Comments [MB1]:

3. L K muns :
* Circulations ;
- Désenfumage : étudier 'obligation de mise en place selon la reglementation en vigueur,

- Sols : malériau résistant et facilement netioyable (Flotex ou vinyle classé M3 et U4 P3 ou
sirmil aira).

- Plinthes hautes pour les chocs et roues des valides

= Painture et revélaments muraux : toile de verre + painture satinée loute hauteur.

- Painture sur manuisenas bois.

- Peinture sur métaux ferreux el non-fermau.

- Maintien des téléphones d'urgence a chaque éage de chaque aile.

- Eclairage ; sur minuterie et commandé par des cellules & détection de mouvement,
- Installation de prises de courant dans les circulations.

¥ Cages descalier :
- Peinture et revétements muraux ; toile de verre + peinture satinée toute hauteur,
- Peinture sur menuisenes bois.
- Paintures sur métaux ferreux et non-ferreux,
« Remplacement du sol existant.

¥ Ascenseur :
- Etudier la création d'un ascenseur accessible aux étudiants et aux personnels d'entretien
a lous les étages.

el 1510 v
- Pose de camrelage au sol.
- Pose de falence & minima en crédence.
- Pose d'une porte CF avec ferme-porie el oculus.
- Installation d'un plan de travail (matériau trés résistant exigé) avec bacs inComporgs.
- Intégration d'équipements inviolables (2 micro-ondes et 2 plagues de cuisson).
- Installation d'une VMC cuisine asservie aux plaques de cuisson.
- Installation d'un systéme de délection incendie compatible avec lNusage.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peinture sur métaux ferreux et non-fereus,

¥ Local ménaga :
- Création d'un local 4 chague éage (enviran 2 m?) pour entrepdt des produils de résarnve.
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- Installation d'un peint d'sau (EF + EC) avec videir & chaque dtage.
- Installation de prises de courant.

* La hall dentrée :
Le hall intégrera les boites aux letires et un tablaau d'affichagea.
Etudier la eréation d'un SAS d'entrée du bitiment

* Sall Wil i v line

- Etudier la création d'une salle de travail et de convivialité a chague niveau.

L men ion existant :

Le logement de fonction existant sera transformé en base de vie pour ['équipe technique, 8 agenis
{bureaux, cuisine, vestiaires, sanitaires, ...). Intégrer la création d'un escalier en lien avec Matelier
au sous-sol

« Cafétéria ;
Création de vesliaires mixte HF, pour les agenis de la caléléria dans une partie de la salle de
travail contigué. Travaux d'embellissement de la cafétéria, rafraichissement des murs et sols selon
besagin.

4. Toiture terrasse :
L'isclation et le complexe d'étanchéité actuellement en place seront entiérement déposés el
remplacés par une étanchéité multicouche intégrant lisolation ainsi que lemsemble des
équipements et chemins de circulations afiérents
Des couverlines en acier laqué seront prévues.

Conformément 4 |a réglementation &n vigueur, des garde-corps de séourité seronml prévus autour
des équipements technigques.,

5. Sous-sol :

Aménagement d'un atelier avec création dun escalier en lien avec la base vie dans lancien
logement de fonction,

6. Engemble du bitiment :

* Facades :

Le batiment fera lobjel dune isolation par l'extérieur avec un travail particulies sur laspect, la
pérannité das malériaux utilisés et l'absence de maintenanca.

L aspect devra également &tre travaillé afin de sintégrer au batiment neuvellement rénowé.

¥ Menuisaries exérieues ;
Toutes les menuiseries exiérieures seront remplacées par des menuiseries PVC ou aluminium

avec volets roulants 4 manivelle intégrés. Les deux faces de ces fendlres devront pouvoir étre
nettoydes sans danger el sans équipamants particulier depuis intérieur des chambres.
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¥ Signalétigue ;
- Les différents niveaux de Fimmeuble ainsi que l'ensemble des locaux disposeront dume

signalitique claire (y compris signalétique incendie) permettant l'accuedl et l'orientation des
étudiants et viskteurs. Cette signalétique devra receveoir lNapprobation du CROUS.

- Tous les réseaux ef vannaes devront dlre identiliés par un repérage conforme awd normes
an viguaur.

+ Al i /581
- Intégration du batiment sur le 551 existant (LCR) et évolution du 551 si nécessaine
- Détection incendse dans les cuisines reliées au 551 avec des détecleurs adaplés
{limitant les declenchements intempestils).
- Dans les chambres, les circulations, le sous-sol et les locaux A risques.
- Prévoir le report des alarmes du site vers la loge du site,

¥ flage = ECS :

- Le batimant est raccordé au réseau de chaleur de la ville d'Hérowville Saint Clair a la fois
pour la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage

- Dwas sous-compleurs eau chaude, eau froide ef calories seront installes si nécessaire.

+ Energie :
- Un sous-compteur énergie sera installé en téle de lMnstallation du bitiment si nécessaire.

+ Contrile d'accés ;
+ Maintien du contréle d'accés par badge existant.
- Les portes dentrées existantes seront remplacées.
- lNensemble des cylindres inlérieurs seront remplacés sur 'organigramme existant.

¥ mian | P H
- Un Dossier Technique Amiante (DTA) mis & jour en mars 2017,

- Un diagnostic avanl travaux des produils pouvant conlenir de 'amiante el plomb sera
réalise,

- Prévoir le désamiantage et le déplombage sur l'ensembie du batiment.

¥ Tharmigue :
- L'opération dewa respecier les obligalions en Batiment Basse Consommation Rénovation
(BBC). Une labellisation BBC Rénovation pourra étre demandée.

- Isolation des fagades.
- Isolation des lerrasses,
- Isolaton si nécessaire des planchers bas,

7. Terrasse extérieure

Rétection de |a lerrasse extérieuns ol des deux escabers
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8.Voirie et Réseaux Divers (VRD):

Suppression des marches d'accés au batiment, par la création d'une rampe.

V. NNEL DES T ,

Les concepteurs veilleront a respecter 'enveloppe fi iére définie par le maitre d'ouvrage.
Colt estimé des travaux de réhabikitation : 4 590 000 € HT

VI. NOTA BENE

Les nuisances aux usagers de la résidence et des batiments de logements voisins devront
étre limitées.

La circulation des étudiants sur le site en général, devra étre prévue et organisée en toute
sécurité.

Les travaux devront prendre en compte la circulation des étudiants sur le site occupé.

A prendre en compte les difficutés d’'accés au batiment par les entreprises, au regard de
son implantation centrale sur le site et d'une fagade du batiment qui donne sur I'avenue de
« la Grande Cavée ».

Le maitre d'ouvrage a choisi I'vtilisation d'un service électronique de traitement, d'archivage
et d'échange d'information EDIFLEX pour la gestion financiére des travaux (systéme de
paiement par voie internet). Outil édité par la société EPICTURE.

it v I
« QGagner 2 3 3 semaines sur le circyit des documents afin que le service financier du

Maitre d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises
connaissent aussitdt les montants acceptés en paiement,

« Eviter les litiges ou retards
e en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions
financiéres des marchés et des régles en vigueur dans les marchés publics),

« en standardisant la présentation des documents,

e en permettant 8 chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent
dans la chaine des intervenants,

« en horodatant le dépdt des documents et la chaine de validation,

e réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous
les acteurs.

bonn nt &

>QUIPE

Le coltd’a
d'ouvrage )i
Contact EPICTURE ©
Antoine BARAST 141 : 01 44 41 27 86

cet

[ FIN. ]
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000

ENTREPRISE

ASSQCI
ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD
Aneste que : QUALICONSULT IMMOBILIER (490 676 293 RCS Versalles)
VELIZY PLUS - Batiment E - 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Est tStulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n*127106241 desting & garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs,
omissions qui pourraient &tre commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.
Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycychques avant travaux ou démoition,
Diagnostics amiante avant-vente,
Dossler technique amiante,
Diagnostic gaz,
Diagnostic termites,
Exposition au piomb (CREP),
Risques naturels et technologiques,
Diagnostic de performance énergique,
Diagnostic légioneliose,
Diagnostic radon,
Etat des lieux,
Prét conventionné : normes d'habitablité, prét a taux zéro,
Contréle périodique amiante,
Etat parasitaire,
Loi Carrez,
Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
Etat de linstallation électrique intérieure,
Miliémes/Tantiémes,
Diagnostic technique SRU,
Recherche de plomb dans l'eau,
Recherche de plomb avant ot aprés travaux,
Etat descript! relatif & la décence et la performance technique du logement (loi Scelier),
Assainissoment autonomeo et privatif,
Diagnostic conformité piscine,
Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
Assistance dans lévaluation des risques professionnels pour la santé of la sécurté des travalleurs (décret 2001-1016
du 5 nov. 2001) : document unique
Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Rétractaires,
Meosure d'empoussiérement
Contrdie visuel amiante
Analyse michefer
Potabilité de l'eau
Analyse ponctuelie d'éléments vis-a-vis de l'amiante
Dossier amiante partie privative (DAPP)
Analyse ponctuelie plomb
Chiffrage remise en &tat aprés état des hieux de sortio
Diagnostic installation d'assainissement non collectf
Diagnostic instaliation d'assainessement colloct!
Diagnostic alex pour QUALITEL
Diagnostic Sicile cristalline.

Les sommes asswrées ;
RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre ot par année

La présente attestation est déliviée pour valoir ce que de droit pour la période du 1% janvier au 31 décembre 2023. Elle ne peut engager la
compagnie au-dola des clauses, limies ot conditions de la police & laquelie olle se référe, notamment en cas de suspension ot de résilkation.

Fait & Paris, le : 191272022 L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
age Booal | 16 W ot Avandy Oy
72030 LE MANS CEDEX 9
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re PRE-Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N° : 973057
i ; 14/12/2023
Qqul:g?gSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : Batiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

- N° CPDI 4544 Version 004
o

 Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur COCHIN Guillaume

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention

Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention

Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 16/04/2019 - Date d'expiration : 15/04/2024

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet:18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'expositionau plomb

Date d'effet: 13/03/2019 - Date d'expiration : 12/03/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n‘implique qu’une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a I'adresse
: : fi/liste-d if

Valide a partirdu 05/04/2023.

ACCREDITATION
W 40522
PORTEE

CERTIRCATION THSPONIBLE SUR

DE PERSOMNES "W/ W COFRAC IR

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
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