
 

Mission de repérage sur enrobés  

    

Rapport n° : 76084-151991 A  
Référence du donneur d’ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes  

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES  
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 1/28 

M
is

s
io

n
 d

e
 r

e
p
é
ra

g
e
 s

u
r 

e
n
ro

b
é
s
 

 

 

Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de l'amiante et/ou HAP avant 
réalisation de travaux  

Article R. 4412-97 du code du travail modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 

Norme NF X46-102 de novembre 2020 
 

Bâtiment l'Orme 
 

 

Numéro de rapport 76084-151991 A 

Propriétaire 
EPSM DE LA SARTHE  
20 AVENUE DU 19 MARS 1962 
BP 50004 72700 ALLONNES  

Donneur d’ordre 
EPSM DE LA SARTHE  
20 AVENUE DU 19 MARS 1962 
BP 50004 72700 ALLONNES  

Nom et adresse du site 
20 avenue du 19 mars 1962  
72700 ALLONNES   

Zone / Lieu Pourtour du bâtiment l’Orme 

Coordonnées GPS : 47.95 / 0.164 

Nature de la voirie Cheminements routier et piétonnier en enrobé 

Date de la commande 06/02/2024  

La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage 15/02/2024  

Date d’émission du rapport de repérage 18/03/2024  

Référence du programme de travaux défini 
par le donneur d’ordre 

Repérage des cheminements routier et piétonnier en vue de la démolition 
du bâtiment l'Orme.  

Accompagnateur Mr GAUTRON 

 

Signataire du rapport 
Signature et Visa Opérateur de repérage 

  

MICIELSKI Julien  
Apave Diagnostics  
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Conclusions 

 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante  
 
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré d'enrobés contenant des HAP 
en concentration supérieure à 50 mg/kg.  
 
 

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. 
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➢ Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne 

contenant pas d’amiante : 
 

Localisation / 
Elément 

Zone / Lieu Point GPS Ouvrage Partie d’ouvrage 
Critère de 
décision 

Référence 
CPSM 

Cheminement 
routier et 
piétonnier 

Extérieur 

47.959089, 
0.164722 

Sol n°1 
Enrobé bitumineux + 

agrégats 
Résultat d’analyse 

(P001) 
 

47.958874, 
0.164630 

Sol n°2 
Enrobé bitumineux + 

agrégats 
Résultat d’analyse 

(P002) 
 

47.959158, 
0.164463 

Sol n°3 
Enrobé bitumineux + 

agrégats 
Résultat d’analyse 

(P003) 
 

47.959269, 
0.164763 

Sol n°4 
Enrobé bitumineux + 

agrégats 
Résultat d’analyse 

(P004) 
 

 
 

Commentaires : 

Néant  

 
Légende :  
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux  

 
 

 
➢ Résultat des concentrations en HAP des enrobés : 
 

Localisation / 
Elément 

Zone / 
Lieu 

Point GPS Ouvrage Partie d’ouvrage 
Concentration 

en mg/kg 

Critère de 
décision 

Cheminement 
routier et 
piétonnier 

Extérieur 

47.959089, 

0.164722 
Sol n°1 

Enrobé bitumineux + 
agrégats 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 
(P001) 

47.958874, 

0.164630 
Sol n°2 

Enrobé bitumineux + 
agrégats 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 
(P002) 

47.959158, 

0.164463 
Sol n°3 

Enrobé bitumineux + 
agrégats 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 
(P003) 

47.959269, 

0.164763 
Sol n°4 

Enrobé bitumineux + 
agrégats 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 
(P004) 
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1 Description de la mission 
 

1.1 Objet de la mission : 

Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et 
réseaux divers. 

Référence de l’ordre de mission : 76084-151991  Référence du donneur d’ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes  

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire du site : EPSM DE LA SARTHE  

Adresse du propriétaire : 
20 AVENUE DU 19 MARS 1962 
 BP 50004 72700 ALLONNES  

Représenté par :  

Donneur d’ordre : EPSM DE LA SARTHE  

Accompagnateur : Mr GAUTRON  

Opérateur ayant réalisé le repérage : MICIELSKI Julien  

N° de certification de l’opérateur : CPDI2645  Organisme : I.Cert   

Nom et adresse de l’entreprise : Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie  - 91090 LISSES  

N° de Siret : 48333631900221  

RCP-compagnie-n° de police : AXA IARD - 10800807204  

1.3 Identification complète du site concerné : 

Dénomination :  

Adresse complète : 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 ALLONNES   

Autre renseignement permettant 
d’identifier avec certitude le site 
concerné : 

 

1.4 Identification du laboratoire : 

Nom : 
Eurofins Analyse pour le Bâtiment 
Nord  

N° d’accréditation : 1-1593  

Adresse complète : 557 route de Noyelles PA du Pommier  62110 HÉNIN-BEAUMONT  

 
 

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d’ordre 
 

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 
 

Description des travaux envisagés, éléments et parties d’éléments à inspecter :  

Bâtiment l'Orme  

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Mission de repérage sur enrobés  

 

Rapport n° : 76084-151991 A    /   Référence du donneur d’ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes  

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES  
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 6/28 

 

2.1 
Périmètre du repérage 

Eléments et parties d’éléments concernés (zone d’intervention) : 

 
➢ Liste des éléments / Parties d’éléments visités : 
 

Localisation / Elément Zone / Lieu 

Cheminement routier et piétonnier Extérieur 

 
 
➢ Liste des localisations / éléments non accessibles : 
 
Néant 

 
➢ Liste des parties d'éléments non accessibles : 
 
Néant 

 
➢ Liste des parties d'éléments non accessibles : 

(Impossibilité technique d’effectuer un prélèvement et/ou un sondage) 
 
Néant 

 
 

3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

 

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante ou de HAP dans les enrobés bitumeux 
afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur ces matériaux susceptibles de libérer des fibres 
d’amiante  
Ce repérage a pour objectif d'identifier les enrobés bitumeux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ou des HAP à 
l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre. 
Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. A partir de ce programme, l'opérateur 
précise son périmètre et son programme de repérage pour en définir le cadre strict. 
Il consiste à identifier par des investigations approfondies destructives (carottage), la présence d’amiante sur les zones 
couvertes d’enrobés bitumeux objet des travaux. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur les enrobés bitumeux susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Le matériau est 
systématiquement mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise 
en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération. 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. L'accès à la zone à 
risque est interdit pendant l'opération.  
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, 
mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe. 
Source des coordonnées GPS : Google Map. 
Concentration en HAP :  
• En cas de concentration inférieure à 50 mg/kg, envoi en installation de stockage pour déchets inertes. 
• En cas de concentration supérieure à 50 mg/kg et inférieure à 1000 mg/kg, envoi en installation de stockage pour déchets non 
dangereux. 
• En cas de concentration supérieure 1000 mg/kg, envoi en installation de stockage pour déchets dangereux 
La concentration retenue est la somme des teneurs des 16 composés chimiques.  

Moyens mis à disposition : Néant  
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➢ Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 46-102 et justification de cet écart : 
 
Sans objet  
 
 
➢ Dates et nature des visites : 
 
15/02/2024 : Visite et prélèvement 
 
 
➢ Analyse documentaire : 
 
Aucun documents remis. 

 
➢ Rapports précédemment réalisés : 
 
Néant 

 
 

Information relative aux conditions spécifique du repérage : 

Néant  
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G RÉSULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

 
➢ Liste des matériaux ou produits inspectes : 
 
 

Localisation / 
Elément 

Zone / Lieu Point GPS Ouvrage Partie d’ouvrage 
Critère de 
décision 

Résultat 
Amiante 

(HAP) mg/kg 

Cheminement 
routier et 
piétonnier 

Extérieur 

47.959089, 
0.164722 

Sol n°1 
Enrobé 

bitumineux + 
agrégats 

Résultat 
d’analyse 

(P001) 
N Inférieur à 50 

47.958874, 
0.164630 

Sol n°2 
Enrobé 

bitumineux + 
agrégats 

Résultat 
d’analyse 

(P002) 
N Inférieur à 50 

47.959158, 
0.164463 

Sol n°3 
Enrobé 

bitumineux + 
agrégats 

Résultat 
d’analyse 

(P003) 
N Inférieur à 50 

47.959269, 
0.164763 

Sol n°4 
Enrobé 

bitumineux + 
agrégats 

Résultat 
d’analyse 

(P004) 
N Inférieur à 50 

 
 
 
LÉGENDE   

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante 

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux  
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ANNEXE 1 – FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

PRELEVEMENT : P001 

Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

EPSM DE LA SARTHE 76084-151991 

Extérieur - Cheminement routier et 
piétonnier 

Sol n°1 (47.959089, 

0.164722) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Partie d’ouvrage 

MICIELSKI Julien 15/02/2024 Enrobé bitumineux + agrégats 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n°: Taille 

Enrobé bitumineux + agrégats  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 02 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 

Resultats HAP 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 04 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (marron) 

0 
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DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 02 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

 

Resultats HAP 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

0,5 
(prélèvement 

entier) 

CUST 05 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 06 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 03 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 01 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 04 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 
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PRELEVEMENT : P002 

Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

EPSM DE LA SARTHE 76084-151991 

Extérieur - Cheminement routier et 
piétonnier 

Sol n°2 (47.958874, 

0.164630) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Partie d’ouvrage 

MICIELSKI Julien 15/02/2024 Enrobé bitumineux + agrégats 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n°: Taille 

Enrobé bitumineux + agrégats  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

Resultats HAP 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 02 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 

CUST 04 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 
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DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 01 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 05 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

Resultats HAP 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

1,0 
(prélèvement 

entier) 

CUST 03 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 06 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 02 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 04 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 
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PRELEVEMENT : P003 

Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

EPSM DE LA SARTHE 76084-151991 

Extérieur - Cheminement routier et 
piétonnier 

Sol n°3 (47.959158, 

0.164463) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Partie d’ouvrage 

MICIELSKI Julien 15/02/2024 Enrobé bitumineux + agrégats 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n°: Taille 

Enrobé bitumineux + agrégats  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 02 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (marron) 

0 

Resultats HAP 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (marron) 

0 

CUST 04 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (marron) 

0 
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DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 01 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 06 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 03 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 05 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 02 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

 

Resultats HAP 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

< 0,5 
(prélèvement 

entier) 

CUST 04 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 
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PRELEVEMENT : P004 

Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

EPSM DE LA SARTHE 76084-151991 

Extérieur - Cheminement routier et 
piétonnier 

Sol n°4 (47.959269, 

0.164763) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Partie d’ouvrage 

MICIELSKI Julien 15/02/2024 Enrobé bitumineux + agrégats 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n°: Taille 

Enrobé bitumineux + agrégats  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

Resultats HAP 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (gris) 

0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 06 

Composant non concerné par la demande du client 

Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 
hydrocarboné 

0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (noir) 
0 

CUST 02 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (noir) 

0 

CUST 04 

Analyse réalisée non conclusive 

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 
monocouche) granulats (marron) 

0 
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DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

< 0,5 
(prélèvement 

entier) 

CUST 01 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 05 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 06 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 03 
AR-24-HB-
024725-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 02 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 

 

CUST 04 
AR-24-HB-
024725-01 

 
AR-24-HB-
024725-01 
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ANNEXE 2 – CROQUIS 
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Planche de repérage 

 

Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/1 N° dossier : 76084-151991 

Client : EPSM DE LA SARTHE Version : 0 

Adresse : 
20 avenue du 19 mars 1962 
72700 ALLONNES  

Intervenant : MICIELSKI Julien Date : 18/03/2024 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Type : Croquis Localisation : Bâtiment l'Orme 
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PV_00720240301255436 

 

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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ATTESTATION(S) 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

 

 
 

FIN DU RAPPORT 
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