Gve Mission de repérage amiante avant
p démolition

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition d'un immeuble bati

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3
juin 2011) ; Arrété du 26 juin 2013 ; Arrétés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'ao(t 2017

Batiment I'Orme

Numéro de rapport 76084-150754 A
Propriétaire EPSM DE LA SARTHE
Donneur d’ordre EPSM DE LA SARTHE
Adresse de Iimmeuble 20 avenue du 19 mars 1962
72700 ALLONNES
Type de bien Batiment I'Orme
Date de la commande 06/02/2024
La (ou les) date(s) d’exécution du repérage 14/02/2024
Date d’émission du rapport de repérage 18/03/2024
Référence du programme de travaux / démolition Non défini
Signataire du rapport
Signature et Visa Opérateur de repérage :
MICIELSKI Julien
pave Apave Diagnostics
\& Apave Diagnostics Le 18/03/2024
Tél.:33(0)1 83630693
lisses@adiag.apave.com
SIRET 433 336 319 00221
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Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
apres démolition du bati.
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» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I’amiante :

Local / Partie Composant de la . . o Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant | Critere de décision ZPSO
Conduit de ventilation n°1 Conduit ciment Résultat d'analyse 7104
(P104)
. o o Résultat d’analyse
Conduit EU n°1 Conduit ciment (P099) Z099
Conduit de ventilation n°2 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
Conduit de ventilation n°3 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
. o Conduit de ventilation n°4 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
Vide sanitaire R-1
Conduit de ventilation n°5 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
Conduit de ventilation n°6 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
Conduit de ventilation n°7 Conduit ciment Résultat d’analyse 7104
Conduit EU n°2 Conduit ciment Résultat d’analyse Z099
Conduit EU n°3 Conduit ciment Résultat d’analyse Z099
Conduit EU n°4 Conduit ciment Résultat d’analyse Z099
. RDC (aile o Dalle de sol dure grise + . ,
Couloir 3 administrative) Sol n°2 colle noire + ragréage Résultat d’analyse 2072
Salle d'activité RDC (aile Sol Dalle de sol dure grise + | Résultat d’analyse 7072
2 administrative) colle noire + ragréage (PO72)
Bureau 4 RDC (a"? Sol n°2 Dalle de .SO| dure grise * | Resultat d’analyse 2072
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 3 RDC (a'l.e Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse Z072
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 2 RDC (a'l.e Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse Z072
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 1 RDC (a"? Sol n°2 Dalle de .SO| dure grise * | Resultat d’analyse 2072
administrative) colle noire + ragréage
Vestiaire pers. RDC (allg Sol n°2 Dalle de _sol dure grise + Résultat d'analyse 7072
F administrative) colle noire + ragréage
Bureau 6 RDC (a'l.e Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse Z072
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 7 RDC (a"? Sol n°2 Dalle de .SO| dure grise + | Resultat d’analyse 2072
administrative) colle noire + ragréage
Salle d'attente RDC (a'l.e Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + Résultat d’analyse Z072
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 8 RDC (a'l.e Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse Z072
administrative) colle noire + ragréage
RDC (aile Dalle de sol dure
Couloir 2 Nord) Sol n°2 jaune/beige + colle noire | Résultat d’analyse Z081
+ ragréage
. Dalle de sol dure
Couloir 1 R?\l%rge;"e Sol jaune/beige + colle noire | Résultat d’'analyse Z081
+ ragréage
Tisanerie RDC (aile Plan de travail n°2 Revétement 'blyumlneux Résultat d’analyse 2022
Nord) sous évier (P022)
Chambre 4 RDC (aile Sol Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse 2072
Nord) colle noire + ragréage
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Local / Partie Composant de la . . o Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant | Critere de décision 7PSO
Chambre 3 RDC (aile Sol Dalle de sol dure grise + | oo 1ot Ganalyse 7072

Nord) colle noire + ragréage
. Résultat d’analyse ZPSO-P2
Sanitaires 1 R?\lc(:)rg;"e Sol n°3 Dg(l)lﬁedgosi%l iurf ?;UZJr (P2 (rapport n°72- (rapport
greag 003)) n°72-003)
. Dalle de sol dure
Rangement & RDC (aile Sol jaune/beige + colle noire | Résultat d’analyse Z081
lingerie Nord) .
+ ragréage
Salle de RDC (aile | Dalle de sol dure rouge Résultat d analyse ZPSO-PL
classe Nord) S0 + colle noire + ragréage (P1 (rapport n72- (rapport
003)) n°72-003)
Salle de RDC (aile Sol Dalle de sol dure rouge Résultat d’analyse Z(;?)(F))OF:tl
musique Nord) + colle noire + ragréage n°72-003)
Dalle de sol dure
Couloir 4 RDC (aile Sud) Sol n°2 jaune/beige + colle noire | Résultat d’'analyse Z081
+ ragréage
Dalle de sol dure
Couloir 5 RDC (aile Sud) Sol jaune/beige + colle noire | Résultat d’analyse Zz081
+ ragréage
Dalle de sol dure
Chambre 9 RDC (aile Sud) Sol n°2 jaune/beige + colle noire | Résultat d’analyse Z081
+ ragréage
Chambre 10 | RDC (aile Sud) Sol Dalle de sol dure grise + | oy 1ot g analyse 7072
colle noire + ragréage
R ZPSO-P2
n?zlrl]e :r RDC (aile Sud) Sol Dggﬁedﬁosig (erurgs ?ézu? Résultat d’analyse (rapport
9 greag n°72-003)
ZPSO-P2
Sanitaires 3 RDC (aile Sud) Sol n°2 Dalle de s_ol dure b!eue T Resultat d’analyse (rapport
colle noire + ragréage o
n°72-003)
"activité ZPS0O-P2
Salle d6act|V|te RDC (aile Sud) Sol Dggﬁedﬁosig iurf E)ézuee+ Résultat d’analyse (rapport
greag n°72-003)
Dalle de sol dure
Office RDC (aile Sud) Sol jaune/beige + colle noire | Résultat d’analyse Z081
+ ragréage
Dalle de sol dure
Salle d'accueil | RDC (aile Sud) Sol jaune/beige + colle noire | Résultat d’'analyse Z081
+ ragréage
Dalle de sol dure Résultat d’analyse
) Sol n°1 jaune/beige + colle noire PO81 Y Z081
; RDC (aile + ragréage ( )
Couloir 6 greag
Ouest) -
Sol n°3 Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse Z072
colle noire + ragréage
Dalle de sol dure
) Sol n°1 jaune/beige + colle noire | Résultat d’'analyse Z081
Couloir 7 RDC (aile + ragréage
Ouest) -
Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise + Résultat d’analyse Z072
colle noire + ragréage
Bureau 9 RDC (aile Sol Dalle de .SOl dure grise + Résultat d’analyse Z072
Ouest) colle noire + ragréage
Chambre 8 RDC (aile Sol Dalle de .SOl dure grise + | Resultat d’analyse 2072
Ouest) colle noire + ragréage
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Local / Partie Composant de la . . L Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant | Critere de décision 7PSO
Chambre 7 RDC (aile Sol Dalle de .SO| dure grise + | Resultat d’analyse Z072

Ouest) colle noire + ragréage
Colle de faience Résultat d’analyse
] Murs carrelage (P068) 2068
Sanitaires 2 RDC (aile
Oues!) Sol n°2 Dalle de sol dure bleue + Résultat d’analyse Z(rF:iSp(r)JoF:t2
colle noire + ragréage n°72-003)
Salle d'activité RDC (aile Sol Dalle de sol dure bleue + Résultat d'anal ZPSO-P2
3 Ouest) ° colle noire + ragréage esullat danalyse (rapport
n°72-003)
'‘activité i ZPS0O-P2
Salle dactivité | ROC (ale Sol Dalle de ol dure bleue + | pag ot analyse | (rapport
greag n°72-003)
Salle d'activité | RDC (aile < Dalle de sol dure bleue + | oot qanaive Z(;Spg;if
5 Ouest) colle noire + ragréage n°72-003)
o Conduit (posé au sol Résultat d’analyse
Combles R+1 Sol n°3 avec débris) (P094) 7094
Murs panneaux de Joint de jonction de Résultat d’analyse 2085
facades n°2 - Facade panneaux (P085)
Murs panneaux de . . . . ,
facades n°3 - Appuis et Joint de jonction de Resulte;)t d’analyse 7086
tableau de fenétre panneaux (P086)
Facades et L.
; Extérieur
toiture Murs panneaux de Joint de jonction de Résultat d’analyse 2088
facades n°5 - Facade panneaux (P088)
Murs panneaux de . . . . ,
facades n°6 - Appuis et Joint de jonction de Résultat d’analyse 7089
X panneaux (P089)
tableau de fenétre
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! Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a l'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec 'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de 'ordre de mission : 76084-150754 Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : EPSM DE LA SARTHE

20 AVENUE DU 19 MARS 1962

Adresse du propriétaire - BP 50004 72700 ALLONNES

Représenté par :

Donneur d’ordre : EPSM DE LA SARTHE

Accompagnateur : Mr GAUTRON

Opérateur ayant réalisé le repérage :  Monsieur MICIELSKI Julien

N° de certification de I'opérateur : CPDI2645 Organisme : |.Cert

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES
N° de Siret : 48333631900221

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte du batiment /immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte : 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 ALLONNES
Batiment : Batiment I'Orme

Escalier :

Etage :

Porte :

N° de lot : Non communiquée

Référence Cadastrale : Non communiquée

Date du permis de Construire : Non communiquée Date de la construction :

Fonction principale du batiment :

Autre renseignement permettant d’'identifier avec certitude le batiment concerné :

- Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse Agence ITGA St Grégoire Bat K
Adresse laboratoire Parc d'affaires - Bat. K Espace Performance 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Numéro d’accréditation 1-5970

- Périmetre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Batiment I'Orme
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g Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique)
: Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées. Plaques en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité. Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenétres. Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
Poutres et charpentes (périphériques et amiante, fibres-ciment, composite).

intérieures). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu. Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures. Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogenes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

9. Installations industrielles

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,

Fours, étuves, tuyauteries... ) . d
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d’amiante.
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Procédures de préléevement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
l'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utlisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des préléevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de I'acces au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Néant

Le repérage a été réalisé le(s) :  14/02/2024

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

-I Rapports précédemment réalisés

Société Référence Date Objet Conclusions
Pré-rapport de mission de repérage Dans le cadre de la mission objet
BUREAU des matériaux et produits contenant | du présent rapport, il a été repéré
VERITAS 6377875/S1.11.2.R | 18/07/2016 de I'amiante avant démolition d'un des matériaux et produits
immeuble bati contenant de I'amiante
Rapport de mission de repérage des | Dans le cadre de la mission objet
AD Ingé 72003 18/03/2005 malterlaux et\ pro@uﬂs contenar_1t de du présent rqp_port, ila été repéré
I'amiante a intégrer au dossier des matériaux et produits
technique «amiante» contenant de I'amiante

: Résultats détaillés du repérage

> Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Vide sanitaire R-1
Couloir 3 RDC (aile administrative)
Salle d'activité 2 RDC (aile administrative)
Bureau 4 RDC (aile administrative)
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer

Etage

Bureau 3 RDC (aile administrative)
Bureau 2 RDC (aile administrative)
Bureau 1 RDC (aile administrative)

Vestiaire pers. F

RDC (aile administrative)

Salle de soins

RDC (aile administrative)

Bureau 5 RDC (aile administrative)
Bureau 6 RDC (aile administrative)
Bureau 7 RDC (aile administrative)

Salle d'attente

RDC (aile administrative)

Bureau 8

RDC (aile administrative)

Vestiaire pers. H

RDC (aile administrative)

Sanitaires personnel

RDC (aile administrative)

Couloir 2 RDC (aile Nord)
Couloir 1 RDC (aile Nord)
Tisanerie RDC (aile Nord)
Linge sale RDC (aile Nord)
Chambre 4 RDC (aile Nord)
Chambre 3 RDC (aile Nord)
Chambre 2 RDC (aile Nord)
Chambre 1 RDC (aile Nord)
Sanitaires 1 RDC (aile Nord)

Rangement & lingerie

RDC (aile Nord)

Salle de classe

RDC (aile Nord)

Salle de musique

RDC (aile Nord)

Entrée RDC (aile Sud)
Couloir 4 RDC (aile Sud)
Couloir 5 RDC (aile Sud)
Bureau 10 RDC (aile Sud)
Chambre 9 RDC (aile Sud)
Chambre 10 RDC (aile Sud)

Salle & manger

RDC (aile Sud)

Sanitaires 3

RDC (aile Sud)

Salle d'activité 6

RDC (aile Sud)

Office RDC (aile Sud)

Salle d'accueil RDC (aile Sud)

Couloir 6 RDC (aile Quest)
Couloir 7 RDC (aile Quest)
Bureau 9 RDC (aile Ouest)
Chambre 8 RDC (aile Ouest)
Chambre 7 RDC (aile Quest)
Chambre 6 RDC (aile Quest)
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Chambre 5 RDC (aile Ouest)
Sanitaires 2 RDC (aile Ouest)
Salle d'activité 3 RDC (aile Quest)
Salle d'activité 4 RDC (aile Quest)
Salle d'activité 5 RDC (aile Quest)
Combles R+1
Facades et toiture Extérieur
» Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
» Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés
Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 la construction P décision ZPSO| d'amiante | la quantité
Conduit de oo Résultat .
ventilation n°1 Conduit ciment d’analyse (P104) 7104 Oui lu
Dalle en laine + Résultat
Plafond aluminium danalyse (P0gg) | 2098 | Non
Conduit de Calorifugeage laine Résultat
fluide n°1 + toile aluminium d’analyse (P096) 2096 Non
Conduit de Calorifugeage laine Résultat
fluide n°2 + toile bitumineuse | d’analyse (P097) 2097 Non
Conduit EU n°1 Conduit ciment Résultat Z099 Oui lu
d’analyse (P099)
Conduit de Calorifugeage laine Résultat
fluide n°3 + toile aluminium d’analyse (P100) 2100 Non
Conduit de Calorifugeage laine Résultat
fluide n°4 + toile bitumineuse | d’analyse (P101) 101 Non
Dalle en laine + Résultat
Plafond aluminium d’analyse (P102) 2102 Non
Réseau sous . . Résultat
Vide station Joint de bride d’analyse (P103) 2103 Non
sanitaire R-1 Conduit de Résultat
- i Conduit ciment , 2104 Oui lu
ventilation n°2 d’analyse
Co_ndylt deo Conduit ciment I?esultat 2104 Qui lu
ventilation n°3 d’analyse
Co_ndglt deo Conduit ciment I?esultat 2104 Oui lu
ventilation n°4 d’analyse
Co_ndylt deo Conduit ciment Resultat 2104 Oui lu
ventilation n°5 d’analyse
Co_ndylt deo Conduit ciment Resultat 2104 Oui lu
ventilation n°6 d’analyse
Co_ndglt deo Conduit ciment I?esultat 2104 Oui lu
ventilation n°7 d’analyse
Conduit EU n°2 Conduit ciment Resultat Z099 Oui lu
d’analyse
Conduit EU n°3 Conduit ciment Resultat Z099 Oui lu
d’analyse
Conduit EU n°4 Conduit ciment I?esultat Z099 Oui lu
d’analyse
o L Résultat
. Sol n°1 Linoléum + colle d'analyse (P073) Z073 Non
Couloir 3 RDC (a"? . Enduit platre + Résultat
administrative) | Murs - Cloison : , Z007 Non
peinture d’analyse
Plafond Enduit platre + Résultat Z008 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
peinture d’analyse
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mferjwserleo compribande (au F,Qesultat 7016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Enduit de lissage + Résultat
Murs - Cloison bande calicot + , Z004 Non
i d’analyse
peinture
Dalle de sol dure .
Sol n°2 grise + colle noire + I?esultat 2072 Oui 38.79 m2
. d’analyse
ragréage
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2006 Non
Dalle de sol dure .
Sol grise + colle noire + | , Résultat Z072 Oui 8.92 m?
ragréace d’analyse (P072)
Salle RDC (aile Endugi]t Ié?tre + Résultat
d'activité 2 | administrative) | Murs - Cloison ‘P , Z007 Non
peinture d’analyse
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse 2008 Non
o Résultat
Sol n°1 Moquette + colle d'analyse (P074) Z074 Non
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse Z007 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse 2008 Non
M?F‘“'Se”i Joint de vitrage F’zesultat Z017 Non
. extérieure n°1 d’analyse
RDC (aile -
Bureau 4 - . Joint de
administrative) o . .
Menuiserie compribande (au Résultat
Ari o ) Z016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + , Z072 Oui 11.7m2
. d’analyse
ragréage
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Papier peint avec .
Murs sous couche en F’zesultat Z005 Non
S d’'analyse
liege
Murs - Cloison Enduit platre + F,\’esultat 2007 Non
peinture d’analyse
Plafond EndU|_t platre + F’Qesultat 7008 Non
peinture d’analyse
Menuiserie Joint de vitrage Résultat 7017 |  Non
extérieure n°1 d’analyse
RDC (aile Joint de
Bureau 3 administrative) Menuiserie compribande (au Résultat
& ° , Z016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Sol n°1 Moquette + colle Resultat 2074 Non
d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + , 2072 Oui 8.82 m2
. d’analyse
ragréage
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + F’Qesultat 7006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Murs - Cloison Endw.t platre + F,eesultat Z007 Non
peinture d’analyse
Bureau 2 RDC (a"? Plafond EndU|.t platre + I?esultat Z008 Non
administrative) peinture d’analyse
M?F‘”'Se”i Joint de vitrage Resultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Joint de
Mger)wserleo compribande (au I?esultat 7016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Sol n°1 Linoléum + colle E{esultat Z073 Non
d’'analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + d’analyse Z072 Oui 17.95 m2
ragréage Y
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + Ffesultat 7006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Murs - Cloison Endw.t platre + I?esultat Z007 Non
peinture d’analyse
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d'analyse Z008 Non
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
. Menuiserie compribande (au Résultat
Bureau 1 adi%cifst(rﬂﬁ/e) extérieure n°2 pourtour de la d’analyse 2016 Non
menuiserie)
Sol n°1 Moquette + colle I?esultat 2074 Non
d’analyse
Dalle de sol dure .
Sol n°2 grise + colle noire + I?esultat Z072 Oui 11.87 m?
. d’analyse
ragréage
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2006 Non
Murs - Cloison Enduit platre + F’zesultat 2007 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F’\’esultat 2008 Non
peinture d’analyse
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Vestiaire RDC (aile Mgr_mwserleo compribande (au F’\’esultat 2016 Non
- . extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
pers. F administrative) o
menuiserie)
Sol n°1 Moquette + colle I?esultat 2074 Non
d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + , 2072 Oui 12.17 m?
. d’analyse
ragréage
) l_\/lur§ - Endw_t platre + F,zesultat 2006 Non
Périphérique peinture d’'analyse
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P003) 2003 Non
Murs - Cloison Enduit platre + F,Qesultat 2012 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F,zesultat 2014 Non
peinture d’'analyse
M?F‘”'Se”i Joint de vitrage Resultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Salle de RDC (aile Joint de
soins administrative) Menuiserie compribande (au Résultat
& ° , Z016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P002) 2002 Non
) Mur§ - Endwlt platre + F,Qesultat 7011 Non
Périphérique peinture d’analyse
Sol Colle ciment Qe ’ Résultat 2001 Non
carrelage mosaique | d’analyse (P001)
RDC (aile o Linoléum + colle + Résultat
Bureau 5 administrative) Soln“1 ragréage d’analyse (PO75) 2075 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Papier peint avec .
Murs sous couche en dRae:elljlltzta Z005 Non
liege Y
Murs - Cloison Endw_t platre + I?esultat Z007 Non
peinture d’analyse
Plafond Endu[t platre + I?esultat 2008 Non
peinture d’analyse
M?nu'sen% Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mf&r_mlserleo compribande (au Ffesultat 7016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
o Colle ciment de Résultat
Sol n2 carrelage mosaique d’analyse 2001 Non
Enduit de lissage + .
Murs - Cloison bande calicot + , Résultat Z004 Non
i d’analyse (P004)
peinture
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2006 Non
Enduit de lissage + Résultat
Murs - Cloison bande calicot + , Z004 Non
i d’analyse
peinture
Murs - Cloison Enduit platre + I?esultat Z007 Non
peinture d’analyse
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d'analyse Z008 Non
Sol n°1 Moquette + colle I?esultat 2074 Non
d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
. Sol n°2 grise + colle noire + , Z072 Oui 8.87 m?
RDC (aile . d’analyse
Bureau 6 " . ragréage
administrative) - -
Papier peint avec Résultat
Murs sous couche en , Z005 Non
liege d’analyse (P005)
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse (P017) 2017 Non
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse (P016) 2016 Non
menuiserie)
Murs - Cloison Enduit platre + F,Qesultat 2007 Non
peinture d’'analyse
Plafond EndU|_t platre + F’Qesultat 7008 Non
peinture d’analyse
'V',ef‘“'se”“; Joint de vitrage F,Qesultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
RDC (aile Mfar)wseneo compribande (au F’zesultat 7016 Non
Bureau 7 - . extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
administrative) o
menuiserie)
Sol n°1 Llnoleum,+ colle + F,Qesultat 7075 Non
ragréage d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + , Z072 Oui 8.87 m?
. d’analyse
ragréage
) Mur§ - Endw_t platre + F’Qesultat 7006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Murs - Enduit platre + Résultat
. Périphérique peinture d’analyse (P006) 2006 Non
Salle RDC (aile Menuiserie Résultat
d'attente administrative) b o Joint de vitrage , Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Menuiserie Joint de Résultat Z016 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
extérieure n°2 compribande (au d’analyse
pourtour de la
menuiserie)
Sol n°1 Linoléum + colle E{esultat Z073 Non
d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + d’analyse Z072 Oui 8.91m2
ragréage Y
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P007) Z007 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d'analyse (P008) | 2008 | Non
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse Z007 Non
Plafond Endm_t platre + I?esultat 7008 Non
peinture d’analyse
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’'analyse
Joint de
. Menuiserie compribande (au Résultat
Bureau 8 adi%cifst(rﬂﬁ/e) extérieure n°2 pourtour de la d’analyse 2016 Non
menuiserie)
Sol n°1 Moquette + colle I?esultat 2074 Non
d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + d’analyse Z072 Oui 8.84 m?
ragréage Y
] I_\/Iur§ - Endm_t platre + I?esultat 2006 Non
Périphérique peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
intérieure Joint de vitrage d'analyse (P015) Z015 Non
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mgr_mwserleo compribande (au F’\’esultat 2016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’'analyse
menuiserie)
Colle de faience Résultat
Vestiaire RDC (aile Murs carrelage d’analyse (P013) 2013 Non
pers. H administrative) Murs - Enduit platre + Résultat 7011 Non
Périphérique peinture d’analyse (P011)
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P012) Z012 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P014) 2014 Non
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P010) 2010 Non
Colle ciment de Résultat
Sol carrelage mosaique | d’analyse (P009) 2009 Non
l\_/lerju_lserle Joint de vitrage F’Qesultat Z015 Non
intérieure d’analyse
Murs Colle de faience F’Qesultat 7013 Non
carrelage d’analyse
Plafond Endw_t platre + F,zesultat 2014 Non
peinture d’analyse
. Colle de plinthe Résultat
Sanitaires RDC (aile Plinthe carrelage d’analyse 2010 Non
personnel administrative) Sol Colle ciment qe F’Qesultat 7009 Non
carrelage mosaique d’analyse
Mgnwsene; Joint de vitrage I?esultat Z017 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mfer_1U|ser|eo compribande (au F’Qesultat 7016 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Murs - Cloison EndU|.t platre + I?esultat Z012 Non
peinture d’analyse
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse (P031) 2031 Non
Murs - Cloison Endw.t platre + I?esultat Z032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endu[t platre + I?esultat 2034 Non
peinture d’analyse
M?’?”'Se“‘i Joint de vitrage I?esultat 7043 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat 2042 Non
Couloir 2 RDC (aile Nord) | extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 jaune/beige + colle , Z081 Oui 25.14 m2
; . d’analyse
noire + ragréage
Enduit de lissage + .
Murs - Cloison bande calicot + d’angle::lt(gtoss) Z033 Non
peinture Y
Linoléum avec sous Résultat
Sol n°1 couche fibreuse + , Z076 Non
d’analyse (P076)
colle (dans placard)
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse (P043) 2043 Non
Enduit de lissage + Résultat
Murs - Cloison bande calicot + d’analyse Z033 Non
peinture Y
Murs - Cloison Enduit platre + F’zesultat 2032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F’\’esultat 2034 Non
peinture d’analyse
. . Dalle de sol dure .
Couloir 1 RDC (aile Nord) Sol jaune/beige + colle F’zesultat Z081 Oui 20.55 m2
. . d’'analyse
noire + ragréage
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse (P042) 2042 Non
menuiserie)
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + I?esultat 7031 Non
Périphérique peinture d’analyse
. . . . . Résultat
Dilatation Joint de dilatation d'analyse (P044) 2044 Non
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P020) 2020 Non
Murs - Cloison EndU|_t platre + F’Qesultat 7027 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F,zesultat 2028 Non
peinture d’analyse
'V',ef‘“'se”“; Joint de vitrage F,Qesultat 2043 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
M’er_mlserleo compribande (au F’Qesultat 2042 Non
Tisanerie RDC (aile Nord) extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P019) 2019 Non
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + F’Qesultat 7026 Non
Périphérique peinture d’analyse
Colle ciment de Résultat
Sol carrelage mosaique | d’analyse (P018) 2018 Non
Patin pour fixation Résultat
Hotte des parois en verre | d’analyse (P023) 2023 Non
Plan de travail Colle grise de Résultat
n°l faience carrelage | d’analyse (P021) 2021 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
. Revétement .
Plan d? travail bitumineux sous , Resultat 2022 Qui lu
n°2 P d’analyse (P022)
évier
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P025) 2025 Non
M?nu'sen% Joint de vitrage I?esultat 2043 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
M?nwserleo compribande (au I?esultat 2042 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
. . menuiserie)
Linge sale | RDC (aile Nord) Colle ciment de Résultat
Sol - , 7024 Non
carrelage mosaique | d’analyse (P024)
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse (P026) 2026 Non
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P027) Z027 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P028) 2028 Non
Menuiserie Joint mastic de Résultat 7030 Non
extérieure n°1 vitrage d’analyse (P030)
Murs - Cloison Enduit platre + I?esultat 2032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + I?esultat 2034 Non
peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°2 Joint de vitrage d'analyse 7043 Non
Joint de
Chambre 4 | RDC (aile Nord) Menuiserie compribande (au Résultat
e A , 2042 Non
extérieure n°3 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Dalle de sol dure Résultat
Sol grise + colle noire + , 2072 Oui 12.72 mz
. d’analyse
ragréage
Dalle de faux Résultat
Plafond plafond d'analyse (P029) | 2929 |  Non
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2031 Non
Périphérique peinture d’analyse
Dalle de faux Marauage du
Plafond plafond mgtér?au Non
ARMSTRONG
Murs - Cloison Enduit platre + F’zesultat 2032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F’zesultat 2034 Non
peinture d’analyse
e)'(\iléer?eulljsrgr:]eol Joint de vitrage dl?:r?aulltzte Z043 Non
Chambre 3 | RDC (aile Nord) : Y
Joint de
Msar)wseneo compribande (au F,zesultat 2042 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Dalle de sol dure Résultat
Sol grise + colle noire + , 2072 Oui 11.94 mz
p d’analyse
ragréage
) l_\/lur§ - Endw_t platre + F,zesultat 2031 Non
Périphérique peinture d’analyse
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P032) Z032 Non
Enduit de lissage + Résultat
Murs - Cloison bande calicot + d’analvse Z033 Non
Chambre 2 | RDC (aile Nord) peinture Y
) Mur§ - Endwlt platre + I?esultat 2031 Non
Périphérique peinture d’analyse
M?F‘”'Se”i Joint de vitrage Resultat 7043 Non
extérieure n°1 d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Joint de
Mger)wserleo compribande (au I?esultat 2042 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d'analyse (P034) | 2934 |  Non
Linoléum + colle + Résultat
Sol ragréage d’analyse (P077) 2077 Non
Enduit de lissage + Résultat
Murs - Cloison bande calicot + , Z033 Non
i d’analyse
peinture
Murs - Cloison Endw.t platre + I?esultat Z032 Non
peinture d’analyse
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse 2034 Non
Menuiserie . . Résultat
Chambre 1 | RDC (aile Nord) | extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse 2043 Non
Joint de
Mteljwserleo compribande (au I?esultat 7042 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Sol Llnoleum'+ colle + I?esultat 2077 Non
ragréage d’analyse
) l_\/lur:s - Endw_t platre + I?esultat 2031 Non
Périphérique peinture d’analyse
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P038) 2038 Non
Murs - Cloison | ~ Enduitplatre + Resulat | 70271 Non
peinture d’analyse
Plafond Dalle de faux F’\’esultat 2029 Non
plafond d’analyse
Plafond EndU|_t platre + I?esultat 7028 Non
peinture d’analyse
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P037) 2037 Non
o Colle ciment de Résultat
Sol n°1 carrelage mosaique | d’analyse (P035) 2035 Non
o Colle de carrelage Résultat
Sol n2 (dans douche) d’analyse (P036) 2036 Non
Sanitaires 1 | RDC (aile Nord) Laine de verre + .
Résultat
Plafond pare vapeur (dans , Z040 Non
) d’analyse (P040)
plénum)
Menuiserie . . Résultat
intérieure Joint de vitrage d'analyse (P045) 2045 Non
L Peinture sous Résultat
Baignoire baignoire d’analyse (P041) 2041 Non
Colle de faience Résultat
Murs haute carrelage d’analyse (P039) 2039 Non
ZPSO-
Dalle de sol dure d’aFrfglsl;l;a(th (r:Z o
Sol n°3 bleue + colle noire + yse | P Oui 4 m2
ragréage (rapport n°72- rt
greag 003)) n°72-
003)
Murs - Cloison Enduit platre + F,Qesultat 2032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F’zesultat 2034 Non
peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
Ran.gemgnt RDC (aile Nord) | extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse 2043 Non
& lingerie -
Joint de
Mger)wserleo compribande (au I?esultat 2042 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Sol Dalle de sol dure Résultat 7081 Oui 27.95 m2
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 la construction P décision ZPSO| d'amiante | la quantité
jaune/beige + colle d’analyse
noire + ragréage
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + Ffesultat 7031 Non
Périphérique peinture d’analyse
Murs - Cloison Endw.t platre + I?esultat Z032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endu[t platre + I?esultat 7034 Non
peinture d’analyse
M?’?”'Se“‘i Joint de vitrage I?esultat 7043 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mferjwserleo compribande (au F,Qesultat 7042 Non
Salle de . extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
RDC (aile Nord) S
classe menuiserie)
] I_\/Iur§ - Endm_t platre + I?esultat 7031 Non
Périphérique peinture d’analyse
ZPSO-
Dalle de sol dure d,alzgil;l;a(tp 1 (er;plpo
5 . )
Sol rouger:;l Croél"lae 20|re + (rapport n°72- bt Oui 2417 m
greag 003)) n°72-
003)
Murs - Cloison Enduit platre + I?esultat 2032 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw.t platre + I?esultat 2034 Non
peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse 7043 Non
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat
Salle de . extérieure n°2 poSrtour de I(a d’'analyse 2042 Non
; RDC (aile Nord) o
musique menuiserie)
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (rgl o
Sol rouge + colle noire + , bp Oui 31.16 m2
ragréage d’analyse rt
g g n072_
003)
) l_\/lur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2031 Non
Périphérique peinture d’analyse
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z050 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Msar)wseneo compribande (au I?esultat 2051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Murs - Cloison EndU|_t platre + F’Qesultat 7047 Non
peinture d’analyse
Plafond EndU|_t platre + F,Qesultat 2049 Non
peinture d’analyse
ZPSO-
Résultat BV3A
Entrée RDC (aile Sud) , S4327
d’'analyse (rappo
(BV3AS4327 pp
Sol Colle carrelage rt Non
(rapport n°637
n°6377875/S1.11.
2.R)) 7875/
’ S1.11.
2.R)
Résultat ZPSO-
d’analyse BV3A
Plinthe Colle plinthe (BV3AS4326 ) S4326 Non
(rapport (rappo
n°6377875/S1.11.| rt
2.R)) n°637
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
7875/
S1.11.
2.R)
Enduit de lissage + .
Murs - Cloison bande calicot + , Résultat 2048 Non
i d’analyse (P048)
peinture
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z050 Non
Joint de
Mf&r_mlserleo compribande (au Ffesultat 7051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
Couloir 4 | RDC (aile Sud) Murs - Cloison peinture d’analyse 2047 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d'analyse Z049 Non
Dalle de sol dure .
Sol n°2 jaune/beige + colle I?esultat Z081 Oui 20.16 m2
; . d’analyse
noire + ragréage
Linoléum avec sous Résultat
Sol n°1 couche fibreuse + d'analyse (P080) Z080 Non
colle (dans placard) Y
) l_\/lur:s - Endw_t platre + I?esultat 2046 Non
Périphérique peinture d’analyse
Dilatation Joint de dilatation I?esultat Z044 Non
d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z050 Non
Joint de
Mgr_mwserleo compribande (au F’\’esultat 2051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’'analyse
menuiserie)
Couloir 5 RDC (aile Sud) Murs - Cloison EndU|_t platre + I?esultat 2047 Non
peinture d’analyse
Plafond EndU|_t platre + I?esultat 2049 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol jaune/beige + colle , Z081 Oui 19.22 m2
. . d’analyse
noire + ragréage
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + I?esultat 7046 Non
Périphérique peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse (P050) 2050 Non
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse (P051) 2051 Non
menuiserie)
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse (P046) 2046 Non
Bureau 10 RDC (aile Sud) Murs - Cloison Endw_t platre + ’ Résultat 2047 Non
peinture d’analyse (P047)
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P049) 2049 Non
Linoléum + colle + Résultat
Sol ragréage d’analyse (P078) 2078 Non
Dalle de faux Marauage du
Plafond plafond mgtér?au Non
ARMSTRONG
o L Résultat
Sol n°1 Linoléum + colle d'analyse (P079) Z079 Non
Enduit de lissage + Résultat
Chambre 9 | RDC (aile Sud) | Murs - Cloison bande calicot + , 2048 Non
: d’analyse
peinture
'V'?r.‘“'se”eo Joint de vitrage I?esultat Z050 Non
extérieure n°1 d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 la construction P décision ZPSO| d'amiante | la quantité
Joint de
Mger)wserleo compribande (au I?esultat 7051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Murs - Cloison Endw_t platre + I?esultat 2047 Non
peinture d’analyse
Plafond Endu[t platre + I?esultat 7049 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 jaune/beige + colle , Z081 Oui 13.02 m?
) . d’analyse
noire + ragréage
) Mur:s - Endwlt platre + F,Qesultat 2046 Non
Périphérique peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z050 Non
Joint de
Mgr_wwserleo compribande (au I?esultat 2051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’'analyse
menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
Chambre 10 | RDC (aile Sud) Murs - Cloison peinture d’analyse 2047 Non
Plafond Endm_t platre + I?esultat 2049 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure .
Sol grise + colle noire + I?esultat Z072 Oui 12.56 m?
. d’analyse
ragréage
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2046 Non
Dalle de faux Résultat
Plafond plafond d'analyse (P058) | 29°8 | Non
M?F‘“'Se”i Joint de vitrage F’zesultat Z050 Non
extérieure n°1 d’'analyse
Joint de
M’er_1U|ser|e; compribande (au I?esultat 7051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
5 Murs - Cloison Enduit platre + F’zesultat 2047 Non
Salle a . peinture d’'analyse
manger RDC (aile Sud) Enduit platre + Résultat
9 Plafond nduit platre resulta Z049 |  Non
peinture d’analyse
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (r:z o
Sol bleue + colle noire + ) bp Oui 29.34 m?
raqréage d’analyse rt
greag n°72-
003)
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + F’Qesultat 7046 Non
Périphérique peinture d’analyse
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P055) 2055 Non
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (r:z o
Sol n°2 bleue + colle noire + ; P Oui 4 m2
ragréage d’analyse rt
g g n072_
003)
Sanitaires 3 | RDC (aile Sud) Baignoire Peinture sous I?esultat 2041 Non
baignoire d’analyse
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P054) Z054 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P056) 2056 Non
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P053) 2053 Non
Sol Colle ciment de Résultat Z052 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
carrelage mosaique | d’'analyse (P052)
Dalle de faux Résultat
Plafond plafondsé;lz;ose au d'analyse (P057) Z057 Non
ZPSO-
P2
Dalle de sol dure .
Sol bleue + colle noire + I?esultat (rappo Oui 27.98 m2
. d’'analyse rt
ragréage n°72-
003)
Menuiserie . . Résultat
, Sa}llg . RDC (aile Sud) | extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse 2050 Non
d'activité 6 -
Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse 2051 Non
menuiserie)
Murs - Cloison Enduit platre + I?esultat 2047 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw.t platre + I?esultat 2049 Non
peinture d’analyse
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2046 Non
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P059) 2059 Non
M?F‘“'Se”e,, Joint de vitrage I?esultat Z050 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mieljwserleo compribande (au I?esultat 7051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Office RDC (aile Sud) Murs - Cloison Endw_t platre + F’\’esultat 2047 Non
peinture d’analyse
Plafond EndU|_t platre + I?esultat 7049 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol jaune/beige + colle , Z081 Oui 23.68 m2
; . d’analyse
noire + ragréage
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2046 Non
Périphérique peinture d’analyse
M?F‘“'Se”‘i Joint de vitrage I?esultat Z050 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Mgr)wserleo compribande (au F,\’esultat 2051 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
'Salle . RDC (aile Sud) Murs - Cloison peinture d’analyse 20471 Non
d'accueil Enduit platre + Résultat
Plafond P , 2049 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol jaune/beige + colle , Z081 Oui 31.65 m2
. . d’analyse
noire + ragréage
) I_\/Iur§ - EndU|_t platre + F’Qesultat 7046 Non
Périphérique peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°1 jaune/beige + colle , Z081 Oui 21.78 m2
; . d’analyse (P081)
noire + ragréage
M?F‘“'se”‘i Joint de vitrage F’zesultat Z063 Non
. extérieure n°1 d’analyse
. RDC (aile -
Couloir 6 Joint de
Quest) o . ,
Menuiserie compribande (au Résultat
L. o ) 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Murs - Cloison EndU|_t platre + I?esultat 2061 Non
peinture d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plafond Endu[t platre + I?esultat 7062 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure .
Sol n°3 grise + colle noire + I?esultat 2072 Oui 1m?
. d’analyse
ragréage
Linoléum avec sous Résultat
Sol n°2 couche fibreuse + d'analyse (P082) Z082 Non
colle (dans placard) Y
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + I?esultat 2060 Non
Périphérique peinture d’analyse
. . . . . Résultat
Dilatation Joint de dilatation d'analyse (P071) Z071 Non
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z063 Non
Joint de
Mgr_wwserleo compribande (au I?esultat 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
. RDC (aile Murs - Cloison peinture d’analyse 2061 Non
Couloir 7 —— -
Ouest) Enduit platre + Résultat
Plafond . , 2062 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure .
Sol n°1 jaune/beige + colle I?esultat Z081 Oui 19.58 m?
. . d’analyse
noire + ragréage
Dalle de sol dure Résultat
Sol n°2 grise + colle noire + d’analyse Z072 Oui 1 m?2
ragréage Y
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2060 Non
Périphérique peinture d’analyse
M?F‘“'Se”i Joint de vitrage F’Resultat Z063 Non
extérieure n°1 d’'analyse
Joint de
Mier_mlserle; compribande (au I?esultat 7064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. . Enduit platre + Résultat
Bureau 9 RDC (aile Murs - Cloison peinture d'analyse Z061 Non
Ouest) Enduit platre + Résultat
Plafond ‘P , 7062 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol grise + colle noire + , 2072 Oui 17.82 m2
. d’analyse
ragréage
) l_\/lur§ - Endw_t platre + F,zesultat 2060 Non
Périphérique peinture d’'analyse
M?F‘”'Se”i Joint de vitrage Resultat Z063 Non
extérieure n°1 d’analyse
Joint de
Msar)wseneo compribande (au F,zesultat 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. . Enduit platre + Résultat
Chambre 8 RDC (aile Murs - Cloison peinture d'analyse Z061 Non
Ouest) Enduit platre + Résultat
Plafond ‘P , 7062 |  Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol grise + colle noire + , Z072 Oui 11.94 m2
. d’analyse
ragréage
) Mur§ - Endw_t platre + F’Qesultat 7060 Non
Périphérique peinture d’analyse
Mgnwsene; Joint de vitrage I?esultat 2063 Non
. extérieure n°1 d’analyse
RDC (aile -
Chambre 7 o Joint de .
Ouest) Menuiserie . Résultat
g R compribande (au , Z064 Non
extérieure n°2 d’analyse
pourtour de la
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
menuiserie)
Murs - Cloison Endw_t platre + I?esultat Z061 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + Ffesultat 2062 Non
peinture d’analyse
Dalle de sol dure Résultat
Sol grise + colle noire + d’analyse Z072 Oui 11.94 m2
ragréage Y
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + Ffesultat 2060 Non
Périphérique peinture d’analyse
Linoléum + colle + Résultat
Sol ragréage d'analyse (P083) | 2983 |  Non
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z063 Non
Joint de
_ Mgr_wwserleo compribande (au I?esultat 2064 Non
Chambre 6 RDC (aile extérieure n°2 pourtour de la d’'analyse
Ouest) menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse Z061 Non
Plafond Endm_t platre + I?esultat 7062 Non
peinture d’analyse
) l_\/lur:s - Endw_t platre + I?esultat 2060 Non
Périphérique peinture d’analyse
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d'analyse Z063 Non
Joint de
Mgr_wwseneo compribande (au F’\’esultat 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’'analyse
menuiserie)
RDC (aile . Enduit platre + Résultat
Chambre 5 Ouest) Murs - Cloison peinture d'analyse Z061 Non
Plafond EndU|_t platre + I?esultat 7062 Non
peinture d’analyse
Sol L|noleum'+ colle + F’\’esultat 2083 Non
ragréage d’analyse
) l_\/Iur:s - Endw_t platre + F’\’esultat 2060 Non
Périphérique peinture d’analyse
Colle de faience Résultat , )
Murs carrelage d’analyse (P068) 2068 oui 60m
Baignoire Peinture sous F’zesultat 2041 Non
baignoire d’analyse
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (r:Z o
Sol n°2 bleue + colle noire + ; P Oui 4 m2
ragréage d’analyse rt
Sanitaires 2 RDC (aile IR n°re-
Quest) 003)
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P067) 2067 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P069) 2069 Non
. Colle de plinthe Résultat
Plinthe carrelage d’analyse (P066) 2066 Non
Colle ciment de Résultat
Sol carrelage mosaique | d’analyse (P065) 2065 Non
Menuiserie . . Résultat
extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse (P063) 2063 Non
ZPSO-
. P2
Salle RDC (aile Dalle de sol dure Résultat (rappo
d'activité 3 Ouest) Sol bleue + colle noire + ) pp Oui 28 m2
raqréage d’'analyse rt
greag n°72-
003)
Menuiserie Joint de Résultat 7064 Non
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g la construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
extérieure n°2 compribande (au | d’analyse (P064)
pourtour de la
menuiserie)
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse (P060) 2060 Non
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse (P061) 2061 Non
Enduit platre + Résultat
Plafond peinture d’analyse (P062) 2062 Non
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (r:Z o
Sol bleue + colle noire + , PP Oui 31.22 m?
. d’'analyse rt
ragréage n°72-
003)
M?nu'se”eo Joint de vitrage I?esultat Z063 Non
extérieure n°1 d’analyse
Salle RDC (aile Joint de
d'activité 4 Quest) Menuiserie compribande (au Résultat 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
. Enduit platre + Résultat
Murs - Cloison peinture d'analyse Z061 Non
Plafond Endw_t platre + I?esultat 2062 Non
peinture d’analyse
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2060 Non
Colle de faience Résultat
Murs carrelage d’analyse (P070) 2070 Non
ZPSO-
Dalle de sol dure Résultat (r:Z o
Sol bleue + colle noire + , PP Oui 24.2 m?2
. d’analyse rt
ragréage n°72-
003)
Menuiserie . . Résultat
Salle RDC (aile extérieure n°1 Joint de vitrage d’analyse 2063 Non
d'activité 5 Quest) Joint de
Menuiserie compribande (au Résultat 2064 Non
extérieure n°2 pourtour de la d’analyse
menuiserie)
Murs - Cloison Endm_t platre + I?esultat Z061 Non
peinture d’analyse
Plafond Endw_t platre + F,zesultat 2062 Non
peinture d’'analyse
Murs - Enduit platre + Résultat
Périphérique peinture d’analyse 2060 Non
o Laine de verre + Résultat
Sol n1 pare vapeur d’analyse (P092) 2092 Non
o Laine de verre + Résultat
Sol n°2 pare vapeur d’analyse (P093) 2093 Non
Combles R+1 - Z ,
Sol n°3 Conduit (posé au sol Résultat 7094 Oui 1 m2
avec débris) d’analyse (P094)
Conduit de Tissu de jonction de Résultat 7095 Non
hotte conduit d’analyse (P095)
. o . Résultat
Toiture n°1 Ardoise d'analyse (P090) Z090 Non
. o . Résultat
Toiture n°2 Ardoise d'analyse (P091) Z091 Non
Facades et 2 Murs panneaux . . . .
toiture Exterieur de facades n°1 Joint de jonction de ’ Résultat 2084 Non
) panneaux d’analyse (P084)
- Pignon
Murs panneaux . . . .
de fagades n°2 Joint de jonction de , Resultat Z085 Oui 1 ensemble
panneaux d’analyse (P085)
- Facade
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Local / Partie Etage Composant de Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 la construction P décision ZPSO| d'amiante | la quantité
Murs panneaux
de fagcades n°3 . . . .
- Appuis et Joint de jonction de ’ Résultat 7086 oui 1 ensemble
tableau de panneaux d’analyse (P086)
fenétre
Murs panneaux . . . .
de facades n°a Joint de jonction de ’ Résultat 2087 Non
- Pignon panneaux d’analyse (P087)
Murs panneaux . . . .
de fagades n°5 Joint de jonction de , Resultat Z088 Oui 1 ensemble
- Facade panneaux d’analyse (P088)
Murs panneaux
de facades n°6 . . . .
- Appuis et Joint de jonction de q Rlesultel_}’t089 Z089 Oui 1 ensemble
tableau de panneaux analyse ( )
fenétre

Commentaires :

éventuels coffrages perdus,
complémentaires apres démolition du bati.

n'ont pu étre repérés.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
Il conviendra de prévoir des investigations approfondies
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Conduit de ventilation n°3
Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -1 - Vide sanitaire - L.onduit de
ventilation n°3 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Conduit de ventilation n°7

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Plece_ou IOC?' N Composgnt
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 R-1-Vide sanitaire - Conduit de
ventilation n°7 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Conduit de ventilation n°6
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -4 - Vide sanitaire - %-onduit de
ventilation n°6 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Conduit de ventilation n°5 |

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -1 - Vide sanrtaire - Londuit de
ventilation n°5 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Conduit de ventilation n°4
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -4 - Vide sanitaire - .onduit de
ventilation n°4 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Conduit de ventilation n°2 ‘

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -1 - Vide sanrtaire - Londuit de
ventilation n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

PRELEVEMENT : BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Entrée - Plinthe -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle plinthe

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle plinthe

Rapport n° : 76084-150754 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 28/161



http://www.apave-diagnostics.com/

@oove

Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client
EPSM DE LA SARTHE

PRELEVEMENT : BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)

Numéro de dossier
76084-150754

Piece ou local — Composant
RDC (aile Sud) - Entrée - Sol -

Nom de I'opérateur
MICIELSKI Julien

Date de prélevement
14/02/2024

Partie de composant
Colle carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Colle carrelage

PRELEVEMENT : P001
Emplacement :

Nom du client
EPSM DE LA SARTHE

Numeéro de dossier
76084-150754

Piece ou local — Composant
RDC (aile administrative) - Salle de
soins - Sol -

Nom de I'opérateur
MICIELSKI Julien

Date de prélévement
14/02/2024

Partie de composant
Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Colle ciment de carrelage mosaique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Frl

Colle grise non séparable + matériau gris hétérogene

. 0
non séparable

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P002

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Salle d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Salle de
soins - Plinthe -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Colle grise 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati salle d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Salle de
soins - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Non analysé 0
Fr2 Colle beige + peinture non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P004
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati B 5
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile a m_":\;lsuz ive) - Bureau
Nom de I'opérateur Date de prélevement End -tIZar'ille de c:)-rgpodsant licot +
MICIELSKI Julien 14/02/2024 nduit de fissage + bande calico
peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit de lissage + bande calicot + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Enduit platreux blanc,non séparable + papier non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable

PRELEVEMENT : P005 ‘

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati B 6
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile a T e ive) - Bureau
Nom de I'opérateur Date de prélévement Pabi Part'ni de composanth
MICIELSKI Julien 14/02/2024 apier pein a""‘z‘;j’us couche en
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Papier peint avec sous couche en liege
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + matériau platreux blanc non 0

. o - . Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau en liége marron non séparable

Frl
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PRELEVEMENT : P006
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Sall
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (alle administrative) - Salle
d'attente - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Sall
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Salle
d'attente - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + enduit platreux blanc en vrac - B p .
Fr1 non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P008
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Sall
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Salle
d'attente - Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : PO009

Emplacement :

. HE -
HH S TR
R
T Bt Yy,
I : =
[T I Tt

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numero de dossier RDC (aile administrative) - Vestiaire
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 pers. H - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle ciment de carrelage mosaique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl ‘]Oinr;g?g'rsi:{;tg?irsishgggz g::ig:géssgg;ge * 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
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PRELEVEMENT : P010
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Vestiaire
pers. H - Plinthe -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Colle grise en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO11 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Vestiaire
pers. H - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
- . + o ' ' o
Fri Peinture non séparable gndun platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable
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PRELEVEMENT : P012
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (alle administrative) - Vestiaire
pers. H - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Vestiaire
pers. H - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de faience carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Joint cassant gris en faible qgantlte non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
colle beige
Fr2 Non analysé 0
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PRELEVEMENT : P014
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Vestiaire
pers. H - Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Vestiai
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Vestiaire
pers. H - Menuiserie intérieure -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau beige en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P016
Emplacement :

. ) . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numeéro de dossier RDC (aile administrati B 6
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Bureau
- Menuiserie extérieure n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Joi thartle dgbcor;posant ;
MICIELSKI Julien 14/02/2024 oint de compribande (au pourtour
de la menuiserie)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau bitumineux noir non séparable + matériau . A . .
Frl h ep 0 Fibres d'amiante non détectées
gris en vrac non séparable

PRELEVEMENT : PO17 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati B 6
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Bureau
- Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau rose en vrac avec poussieres 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P018
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Tisanerie - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle ciment de carrelage mosaique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise non séparable + matériau gris hétérogene - B . .
Frl non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO019 ‘

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Ti ie - Plinth
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Tisanerie - Plinthe
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Non analysé 0
Colle beige non séparable + couche platreuse blanche - B . .
Fr2 non séparable + matériau gris non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P020 |
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Tisanerie - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Non analysé 0

Colle beige non séparable + matériau gris en faible
Fr2 guantité non séparable + joint cassant blanc en faible 0 Fibres d'amiante non détectées
quantité non séparable

PRELEVEMENT : P021 ‘

Emplacement :

= P

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Ti i - Plan d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Tisanerie - Plan de
travail n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle grise de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle grise de faience carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Colle beige en vrac non séparable + matériau gris

PPN p 0 Fibres d'amiante non détectées
hétérogéne non séparable

Frl
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PRELEVEMENT : P022
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier RDC (aile Nord) - Ti ie - Plan d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Tisanerie - Plan de
travail n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Revétement bitumineux sous évier

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Revétement bitumineux sous évier
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau bitumineux noir en vrac 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023 ‘

Emplacement :

=]

Nom du client Numer de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Tisanerie - Hotte -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Pai Partlef.det_corréposant.
MICIELSKI Julien 14/02/2024 alin pouriixaton des parols en

verre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Patin pour fixation des parois en verre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau beige 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P024
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Linge sale - Sol -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle ciment de carrelage mosaique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Non analysé 0
Fr2 Colle grise en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025 ‘

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Li le - Plinth
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Linge sale - Plinthe
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de plinthe carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Colle grise en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P026
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Linge sale - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + enduit platreux blanc en vrac - B . .
Frl non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Linge sale - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en vrac
non séparable

Frl 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 76084-150754 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 42/161



http://www.apave-diagnostics.com/

cpove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P028
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Li |
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Linge sale -
Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDG (aile Nord) - Chambre 4
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Chambre 4 -
Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Dalle de faux plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de faux plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non ; B . .
Frl séparable + matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P030
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Chambre 4
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Chambre 4 -
Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint mastic de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint mastic de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Matériau souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO031 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peintures multiples en faible quantité en vrac non
Frl séparable + enduit platreux blanc en vrac non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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PRELEVEMENT : P032
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RDE:iéC]e o,\l: I(;calghCortr:pozsar;;
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Chambre 2 - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i i & + it pla . . . .
Fri Peintures multiples non separal?le enduit platreux 0 Fibres d'amiante non détectées
blanc en vrac non séparable

PRELEVEMENT : P033

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélevement End -tzaer:-fsgeecirggr?;:z;-c P+
MICIELSKI Julien 14/02/2024 uit de fissag Ico
peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit de lissage + bande calicot + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non
séparable + enduit platreux blanc non séparable + ; B . .
Frl matériau platreux blanc avec couche cartonnée non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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PRELEVEMENT : P034
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Chambre 2
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Chambre 2 -
Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
i 5 + it pla . . . .
Fri Peinture non séparable (?ndU|t platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nor 3];1 anttaires & -0
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle ciment de carrelage mosaique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise en vrac non séparable + matériau beige - - . .
Frl PR . 0 Fibres d'amiante non détectées
hétérogéne non séparable
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PRELEVEMENT : P036
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nor 21;2 anttaires & -0
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de carrelage (dans douche)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de carrelage (dans douche)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Joint cassant gris + colle grise non séparable + 0

P AR p Fibres d'amiante non détectées
matériau gris hétérogéne non séparable

Frl

Fr2 Non analysé 0

PRELEVEMENT : PO037 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile ;Irinzh'e aniaires -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise en vrac non séparable + matériau beige - B . .
Frl 9 . P 9 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable
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PRELEVEMENT : P038
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Murs
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Colle beige en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Sanitaires 1 - Murs
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience haute carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience haute carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Sanitaires 1 -
Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Lai ;ame dicomposant d
MICIELSKI Julien 14/02/2024 aine de verre + pare vapeur (dans
plénum)
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Laine de verre + pare vapeur (dans plénum)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Papier bitumé 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Comppsant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile g:igjgo-iia_mtalres L
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Peinture sous baignoire
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Peinture sous baignoire
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Peinture en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P042
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Couloir 1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Couloir 1 -
Menuiserie extérieure n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Joi thartle d§bcor(;1posant .
MICIELSKI Julien 14/02/2024 oint de compribande (au pourtour
de la menuiserie)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau bitumineux noir avec poussieres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Couloir 1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Peinture en fal_ble quantité non s,eparable matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
beige en vrac non séparable
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PRELEVEMENT : P044
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Compo_sant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Couloir 1 -
Dilatation -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de dilatation
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de dilatation
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Mousse bleue + matériau beige non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Sanitaires 1 -
Menuiserie intérieure -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau beige en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P046
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + - B . .
Frl enduit platreux blanc en vrac non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en vrac
non séparable

Frl 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P048
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Couloir 4 - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélevement End -tljjar';.le de c:)-rgpodsant licot +

MICIELSKI Julien 14/02/2024 ndult de fissage + bande calico

peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit de lissage + bande calicot + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Quantité insuffisante pour analyse 0
Fr2 E,ndwt plétreux plgnc non séparable + papier non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau platreux blanc non séparable

PRELEVEMENT : P049 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RDgié(?le (;u CI’OCEI;I - Conl;c))osslln; d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Sud) - Bureau 10 - Plafon
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en faible quantité non séparable + enduit - B . .
Frl platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P050
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Sud) - B 10
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Sud) - Bureau 10 -
Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau beige en vrac avec poussieres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO051 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Sud) - B 10
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Sud) - Bureau 10 -
Menuiserie extérieure n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Joi thar'ue dt_ebcor(;nposant .
MICIELSKI Julien 14/02/2024 oint de compribande (au pourtour
de la menuiserie)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau bitumineux noir en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P052
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant

EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Sol -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle ciment de carrelage mosaique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise en faible quantité en vrac non séparable +
Fri matériau gris en faible quantité en vrac hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : P053 |

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Sud) - Sanitaires 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Ptiin)ﬂ']e anttares < -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Non analysé 0
Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P054
Emplacement :

I

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc - . . .
Frl . 0 Fibres d'amiante non détectées
en vrac non séparable

PRELEVEMENT : P055 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Murs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en
vrac hétérogéne non séparable

Frl 0 Fibres d'amiante non détectées
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cpove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P056
Emplacement :

N . ) . Piece ou local — Composant
om du client Numéro de dossier RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 -
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Enduit platreux blanc en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO057 ‘

Emplacement :

. . : Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier ; A
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Salle d'activite 6 -
Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Dalle de faux plafond (posé au sol)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de faux plafond (posé au sol)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non - B . .
Frl séparable + matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P058 ‘
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Sud) - Salle 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Sud) - Salle a manger -
Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Dalle de faux plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de faux plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO059 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Office - Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Non analysé 0

Colle beige non séparable + peintures multiples non

Fr2 séparable + couche platreuse blanche non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P060
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier P|ége ou local — Com'p)ogap'f
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (alle Ouesh - Salle diactivie 3 -

Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc 0
en vrac non séparable

PRELEVEMENT : PO061

Emplacement :

Frl Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier P|ége ou local — Compo;ap'f
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile o“esl\t/)lu'rf"f‘"e dactivite 3 -

Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc 0

. Fibres d'amiante non détectées
en vrac non séparable

Frl
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PRELEVEMENT : P062
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Oues) - Salle d'activite 3 -
Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc
Frl en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable

PRELEVEMENT : P063 |

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (alle Quest) - Salle d'activite 3 -
Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + ; B . .
Frl L 4 . p 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau beige en vrac non séparable
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PRELEVEMENT : P064
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Ouest) - Salle d'activite 3 -
Menuiserie extérieure n°2 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Joi tharne dgbcor;posant ;
MICIELSKI Julien 14/02/2024 oint de compribande (au pourtour
de la menuiserie)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau bitumineux noir avec poussieres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065 ‘

Emplacement :

T =4 o /

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Sol
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Ouest) - Sanitaires 2 - So
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle ciment de carrelage mosaique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle ciment de carrelage mosaique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en ; B . .
Frl 9 PRI p . 9 0 Fibres d'amiante non détectées
vrac hétérogéne non séparable
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PRELEVEMENT : P066
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile gﬁﬁ%e >aniaires = -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Colle beige non squrab[e * mater[au gris en faible 0 Fibres d'amiante non détectées
quantité hétérogéne non séparable

PRELEVEMENT : PO067

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Pléce_ou local - Compgsant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile O”&ztr)s'_sa”'ta“es 2-

Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples en vrac non séparable + enduit 0

A p Fibres d'amiante non détectées
platreux blanc en vrac non séparable

Frl
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PRELEVEMENT : P068
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile v 23-- anttaires -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle de faience carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Non analysé 0
Ero Colle grise non §eparable'+,couchg platreuse blanche 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
en faible quantité non séparable

PRELEVEMENT : P069 |

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aille Ouest) - Sanitaires 2 -
Plafond -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit platre + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit ; B . .
Frl N P p, 0 Fibres d'amiante non détectées
platreux blanc en vrac non séparable
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PRELEVEMENT : P070
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numero de dossier RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 5 -
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 Murs -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Colle de faience carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle de faience carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Non analysé 0

Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non
séparable + peintures multiples non séparable + 0
couche platreuse blanche en faible quantité non

séparable

Fr2 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO0O71 ‘

Emplacement :

|

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Compo§ant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Ouest) - Couloir 7 -
Dilatation -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de dilatation
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de dilatation
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau fibreux marron 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P072
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier RDC (aile administrati Sall
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile administrative) - Salle
d'activité 2 - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Dalle d Parflg de cqmp+osalrl1t -
MICIELSKI Julien 14/02/2024 alle de sof dure gnise + colle hoire
ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Dalle dure cassante grise 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2 Colle bitumineuse noire 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P073

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati Couloir 3
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile a m'sn(;frfoal'\fe) - ouoirs -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Linoléum + colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
A e + o ] ] ] ]
Frl Revétement souple bzlgsaracb?ge polymére jaune non 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P074
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati B 4
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile a Mo r:f‘l“fe) - Buread
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Moguette + colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Moguette + colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Moquette grise non separ:’:lble colle polymére jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable

PRELEVEMENT : PO075

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile administrati B 5
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile a Moo r:"j‘l"fe) - Buread
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Linoléum + colle + ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Colle polymeére jaune non séparable + ragréage rose 0 Fibres d'amiante non détectées
non séparable
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PRELEVEMENT : PO076
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Sol n°1.
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nord) - Couloir 2 - Sol n
Nom de 'opérateur Date de prélevement Linolé Partie de composhan;[.b
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Inoleum avec Sous Couche tIbreuse
+ colle (dans placard)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans
placard)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple gris avec couche fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymere jaune en faible quantité non séparable ) B . .
Fr2 + ragréage gris en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : POQ77 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Nord) - Chambre 2 - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Linoléum + colle + ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple orange avec couche en mousse 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose 0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
non séparable

PRELEVEMENT : P078
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Linoléum + colle + ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Revétement souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymere jaune non séparable + ragréage rose
Fr2 non séparable + matériau gris hétérogéne non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable

PRELEVEMENT : PO079 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce'ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud%;lc_hambre 9 -Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Linoléum + colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple bleu 0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr2 Colle polymere jaune 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Sud) - Couloir 4 - Sol n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Linolé zart\lle de composhan];[ibr
MICIELSKI Julien 14/02/2024 oleum avec Sous couche TIbreuse
+ colle (dans placard)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans
placard)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple gris avec couche fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081 ‘

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - Sol n°1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (ile Ouest) - Couloir 6 - Sol n
Nom de I'opérateur Date de prélevement Dall dPart;zde ?Omp/‘ff‘?‘”t + coll
MICIELSKI Julien 14/02/2024 afle de sol dure jaune/beige + cotle
noire + ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Dalle dure cassante jaune 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr2 Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P082
Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - Sol n°2
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Quest) - Couloir 6 - Sol n
Nom de 'opérateur Date de prélevement Linolé Partie de composhan;[.b
MICIELSKI Julien 14/02/2024 INOIEUM avee Sous Couche fIbreuse
+ colle (dans placard)

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans
placard)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple gris avec couche fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymere jaune non séparable + ragréage gris

Fr2 .
non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 RDC (aile Ouest) - Chambre 6 - Sol -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Linoléum + colle + ragréage
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple vert 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose - o . .
Fr2 non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad t toit M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 Xierieur - Fagaces et Trre - Murs
panneaux de facades n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Matériau gris hétérogene avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085 |

Emplacement :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad t toit M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 xienieur - Fagaces et torure - Murs
panneaux de facades n°2 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture avec poussiéres non séparable + matériau
gris non séparable

Frl 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P086
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad t toit M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 eneur - -acacies et fotture - Murs
panneaux de facades n°3 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + matériau gris en
vrac non séparable

PRELEVEMENT : P087 ‘

Emplacement :

Frl 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numero de dossier Extérieur - Facades et toiture - Murs
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 panneaux de facades n°4 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau gris hétérogéne avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088
Empla ment :

. . : Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad t toit M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 XIGHeLr - Facaces et torre - Murs
panneaux de facades n°5 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples avec poussiéres non séparable +
matériau gris non séparable

PRELEVEMENT : PO089 ‘

Emplacement :

Frl 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad t toit M
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 XIEMeUr - Facaces et torure - urs
panneaux de facades n°6 -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples avec poussiéres non séparable +
matériau gris non séparable

Frl 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P090
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Ep;fgr?ezlrj _I?:(;agaéoer?fo?tifgt_
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 Toitu(s;e ne1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Ardoise
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ardoise
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau compacts%rii)sa:art:;:tériau marron non 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091 ‘

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades et toiture -
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 . A
Toiture n°2 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Ardoise
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ardoise
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@oove

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Description visuelle

Matériau compact gris + matériau marron non 0
séparable

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Frl

PRELEVEMENT : P092
Emplacement :

>. '}5.:,.' ) \é ™
¥ e
Numéro de dossier
76084-150754

Date de prélevement
14/02/2024

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n :

Piece ou local — Composant
R+1 - Combles - Sol n°1 -
Partie de composant
Laine de verre + pare vapeur

Nom du client
EPSM DE LA SARTHE
Nom de 'opérateur
MICIELSKI Julien

Objet
Laine de verre + pare vapeur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Description visuelle

Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune 0
non séparable

PRELEVEMENT : P093 |

Emplacement :

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Fibres d'amiante non détectées

Numeéro de dossier

Nom du client Piece ou local — Composant

EPSM DE LA SARTHE

76084-150754

R+1 - Combles - Sol n°2 -

Nom de l'opérateur
MICIELSKI Julien

Date de prélevement
14/02/2024

Partie de composant
Laine de verre + pare vapeur

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n :

Objet
Laine de verre + pare vapeur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Description visuelle

Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune 0
non séparable

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P094
Emplacement :

c .
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 R+1 - Combles - Sol n°3 -
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Conduit (posé au sol avec débris)

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Conduit (posé au sol avec débris)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Matériau compact gris avec fibres visibles 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P095 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 R+1 - Combles - Conduit de hotte -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Tissu de jonction de conduit

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Tissu de jonction de conduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Toile fibreuse beige avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P096

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -+ - vide sanitaire - Lohdurt de
fluide n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Calorifugeage laine + toile aluminium

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Calorifugeage laine + toile aluminium
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non ; B . .
Frl p PR 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau fibreux marron

PRELEVEMENT : PQ097

Emplacement :

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vide sanitaire - Conduit de
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 fluide n°2 -
Nom de I’opéra'teur Date de prélévement C;::;'fggggceog izgiagile
MICIELSKI Julien 14/02/2024 . .
bitumineuse
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Calorifugeage laine + toile bitumineuse
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Couche bitumineuse noire 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau fibreux marron 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P098
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 R-1 - Vide sanitaire - Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Dalle en laine + aluminium

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Dalle en laine + aluminium
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Erl Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau fibreux jaune

PRELEVEMENT : P099 |

Emplacement :
AR T L e

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itaire - Conduit EU n°1
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 ~ - Vide sanitaire - Londuit =V
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Conduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau compact gris avec fibres visibles 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P100
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -+ - vide sanitaire - Lonhdurt de
fluide n°3 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Calorifugeage laine + toile aluminium

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Calorifugeage laine + toile aluminium
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non ; B . .
Frl . P - 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau fibreux jaune

PRELEVEMENT : P101

Emplacement :

R W

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vide sanitaire - Conduit de
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 fluide n°4 -
Nom de I’opéra'teur Date de prélévement C;::;fgiggceog i?128+a?<:ile
MICIELSKI Julien 14/02/2024 A
bitumineuse
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Calorifugeage laine + toile bitumineuse
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Toile blanche bitumé:éLaT:L?éiau fibreux jaune non 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P102
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 R-1 - Vide sanitaire - Plafond -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Dalle en laine + aluminium

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Dalle en laine + aluminium
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Erl Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau fibreux jaune

PRELEVEMENT : P103 ‘

Emplacement :

—

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R-1 - Vid itai Ré
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 ~ - Vide sanraire - Reseal sous
station -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Joint de bride

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de bride

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Peinture non séparable + matériau fibreux gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P104
Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier R-1 - Vid itai Conduit d
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 -4 - Vide sanitaire - %.onduit de
ventilation n°1 -
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 14/02/2024 Conduit ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Conduit ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Fibrociment gris avec fibres visibles 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P1 (rapport n°72-003) |

. . . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Salle de cl
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nor éol alle de classe -
Nom de 'opérateur Date de prélévement Dall dPartlle:jde compo+sanlt| .
MICIELSKI Julien 14/02/2024 afle de sol dure rouge + cofle noire
+ ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage

PRELEVEMENT : P2 (rapport n°72-003) ‘

. ; . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol
EPSM DE LA SARTHE 76084-150754 (aile Nor 21;3 ANfAIres = =50
Nom de I'opérateur Date de prélévement Dall dPart:e;jde cbrimpo+sanl'i .
MICIELSKI Julien 14/02/2024 alle de sol dure bleue + cofle hotre
+ ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage
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ANNEXE : Plans / Croquis
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. o . . Légende :

[ epcve Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

= Adiag

Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/5 N° dossier : 76084-150754 Type : Croquis
Client : EPSM DE LA SARTHE Version : 0 - Cronauif en gamianfe-ciment

. : . Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962
Intervenant : MICIELSKI Julien Date : 18/03/2024 72700 ALLONNES
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Batiment 'Orme Lieu/ Zone : R-1

M C'p

|
=
et
=i

:PUQS
= =

accés vide-sanitaire

aile OQUEST

aile SUD

U
aile NORD

=
-
1 |
—

acoks vide-sanitaire

aile administrative

Rapport n° : 76084-150754 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 83/161



http://www.apave-diagnostics.com/

/bpcve

— Adiag

Titre : Croquis N°2
Client : EPSM DE LA SARTHE

@oove

Mission de repérage amiante avant démolition

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 2/5

N° dossier : 76084-150754

Type : Croquis

Version : 0

Intervenant : MICIELSKI Julien

Date : 18/03/2024

Commentaire :

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962
72700 ALLONNES

Localisation : Batiment 'Orme

Lieu / Zone : RDC
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— Adiag

Titre : Croquis N°3

@oove

Mission de repérage amiante avant démolition

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 3/5

N° dossier : 76084-150754 Type : Croquis

D Coile de falence carralage
- Revéfement bifumineux sous évier

Client : EPSM DE LA SARTHE

Version : 0

Intervenant : MICIELSKI Julien

Date : 18/03/2024

Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962

&\\ Dalle de sof dure rouge + colle noire + ragréage
i Dalle de sof dure blsus + colle nolre + ragreage

Légende :

72700 ALLONNES alfe de sof dura grise + cofle nolre + ragréage
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 27, Dalle da sol dure jauna/beige + colle noire + ragréage
Commentaire : Localisation : Batiment I'Orme Lieu / Zone : RDC =—— Dalle de 30l dure +colle noire + ragréage sous revélements de sol divers
nitgres"
ch & %
accés vide-sanitaire
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) o . . Légende :
.\cpcve Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
— Adiag
Titre : Croquis N°4 N° planche : 4/5 N° dossier : 76084-150754 Type : Croquis
Client : EPSM DE LA SARTHE Version : 0 Joints de jonclion de panneaux de fagades, d'appuis ef fableaux de fandires

Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962

Intervenant : MICIELSKI Julien Date : 18/03/2024 72700 ALLONNES
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Batiment I'Orme Lieu / Zone : RDC
[FosT

salle d' activités 5

ol pl
couloir 7
ch.5
ch.6
accés vide-sanitaire
aile OUEST

ch.7

pl Jglioir 6| Sl : |

salle de musique

EE
ch.8 pl
i |
aile SUD — :
inge sall
] tisanerie ch. 4

rangement &
lingerie

couloir 5 couloi 4 ol
7l - i i
salle d' activités 6 L% loir 2
9o z
pl 3 entrée
- 1 & . = = -
sfnitaires 3 salle @ manger ch. 10 ch.9 bureau 10 g " p =
it salle d' activités 2 !
n 3 salle de soins it
I CH| aile NORD
— |
- n
salle d' accueil = offics = e bureau 4 i
F
bureau 3

nJ bureau 6
couloir 3. acgks vide-sanitaire

P085 ~

P086
bureau 2 \ 7 -t ~,

alle ' attente

bureau 1 : = : Buiseu 8

aile administrative

vestiaire pers. H

vestiaire pers.

sanitaires personnel

Rapport n° : 76084-150754 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 86/161



http://www.apave-diagnostics.com/

@oove

Mission de repérage amiante avant démolition

:"\'\cpcve Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

P093

aile administrative

Légende :
- Adiag
Titre : Croquis N°5 N° planche : 5/5 N° dossier : 76084-150754 Type : Croquis
H . : . Y . . . . . .
Client : EPSM DE LA SARTHE Version : 0 Ad 20 du 1o 1962 SN Conduif en amianie-ciment (posé au sol avec débris)
_ ) . resse : 20 avenue du 19 mars
Intervenant : MICIELSKI Julien Date : 18/03/2024 72700 ALLONNES
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Batiment 'Orme Lieu/ Zone : R+1
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ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage

7001 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
I;D(;?ilel Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
Sall_e de RDC (alI(_e Sol Colle ciment qe POOL Non
soins administrative) carrelage mosaique
Bureau 5 RDC (a”? Sol n°2 Colle ciment qe Non
administrative) carrelage mosaique
7002 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Loca_l J Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
I FEL construction FEVIE 02 CRMPOSE Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble 9 ’ q
Sall_e de RDC (all_e Plinthe Colle de plinthe P002 Non
soins administrative) carrelage
Z003 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Loca_l / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de
Partie Etage n Partie de composant : A Scoras - g
- construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Salle de RDC (aile Colle de faience
soins administrative) Murs carrelage P003 Non
7004 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)
I;;(;?ig Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit Qe Ilssagg - Non
administrative) bande calicot + peinture
Bureau 5 RDC (a"‘? Murs - Cloison Enduit c_je Ilssagg * P004 Non
administrative) bande calicot + peinture
RDC (aile . Enduit de lissage +
Bureau 6 administrative) Murs - Cloison bande calicot + peinture Non
Z005 - Murs Papier peint avec sous couche en liége (continue : NON)
Loesl] Composant de la Réf Réf Présence | Estimatif de
Partie Etage P A Partie de composant : A e L
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Bureau 3 RDC (a|I9 Murs Papier peint avec sous Non
administrative) couche en liege
RDC (aile Papier peint avec sous
Bureau 5 administrative) Murs couche en liege Non
RDC (aile Papier peint avec sous
Bureau 6 administrative) Murs couche en liege P005 Non
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Z006 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Réf. Plrésgnce Estimatif' d’e
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
Couloir 3 adi%?st(rﬂi/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 4 adi%ci:st(g{ﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 3 adi%ci:st(g{ﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 2 adi%?st(rﬂi/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 1 adgaci:st(g{i/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Vpe;tsi‘éilr:e adi%ci;t(r{gﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 5 adiﬁ\%t(r{g{ﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 6 adgaci:st(gﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Bureau 7 adgaci:st(g{i/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
d'eslt?(lalﬁte adi%ci;t(r{gﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture P006 Non
Bureau 8 adi%?st(giﬁ/e) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
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Z007 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Salle RDC (aile . oA .
dactivité 2 | administrative) Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Bureau 4 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 3 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 2 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 1 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Vestiaire RDC (aile . oA .
pers. F administrative) Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Bureau 5 RDC (a|I_e Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 6 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 7 RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
Salle RDC (aile . oA .
dattente | administrative) Murs - Cloison Enduit platre + peinture P0OO7 Non
Bureau 8 RDC (aul_e Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
administrative)
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Z008 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)

Ig;ﬁg Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (all(_e Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Salle RDC (aile A .
dactivité 2 | administrative) Plafond Enduit platre + peinture Non
Bureau 4 RDC (a”? Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 3 RDC (all(_e Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 2 RDC (a”? Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 1 RDC (a”? Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Vestiaire RDC (aile oA .
pers. F administrative) Plafond Enduit platre + peinture Non
Bureau 5 RDC (a|I_e Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 6 RDC (a”? Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Bureau 7 RDC (a”? Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)
Salle RDC (aile oA .
dattente | administrative) Plafond Enduit platre + peinture P008 Non
Bureau 8 RDC (a|I_e Plafond Enduit platre + peinture Non
administrative)

Z009 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)

Local / z 2 , . .
Partie Etage Composant'de la Partie de composant Réf. ) ‘Ref. Plresgnce Estlmatlf.d'e
- construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Vestiaire RDC (aile Colle ciment de
pers. H administrative) Sol carrelage mosaique P009 Non
Sanitaires RDC (aile Sol Colle ciment de Non
personnel | administrative) carrelage mosaique
7010 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Local / z p . . .
Partie Etage Composant_dela Partie de composant Réf. ) ‘Ref. Plresgnce Estlmatlf.d,e
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Vestiaire RDC (aile Plinthe Colle de plinthe PO10 Non
pers. H administrative) carrelage
Sanitaires RDC (aile Plinthe Colle de plinthe Non
personnel | administrative) carrelage
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Z011 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / c del Réf Réf Pré Estimatif d
Partie Etage omposant_ efa Partie de composant el. 22 el resence stimatl n ’e
. construction Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
d’immeuble
Salle de RDC (aile s LA .
Soins administrative) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Vestiaire RDC (aile P A .
pers. H administrative) Murs - Périphérique Enduit platre + peinture PO11 Non
Z012 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / c del Réf Réf Pré Estimatif d
Partie Etage omposant_ efa Partie de composant el. el resence stimatl e
’ construction Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
d’immeuble
Sa”? de RDC (a”? Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
soins administrative)
Vestiaire RDC (allg Murs - Cloison Enduit platre + peinture pP012 Non
pers. H administrative)
Sanitaires RDC (aile . oA .
personnel | administrative) Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
7013 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
I;;iﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Vestiaire RDC (all_e Murs Colle de faience PO13 Non
pers. H administrative) carrelage
Sanitaires RDC (aile Colle de faience
o - Murs Non
personnel | administrative) carrelage
7014 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)
I;;(;?ig Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Sal[e de RDC (allg Plafond Enduit platre + peinture Non
soins administrative)
Vestiaire RDC (alI(_e Plafond Enduit platre + peinture P014 Non
pers. H administrative)
Sanitaires RDC (aile LA .
personnel | administrative) Plafond Enduit platre + peinture Non
Z015 - Menuiserie intérieure Joint de vitrage (continue : NON)
Loesl] Composant de la Réf Réf Présence | Estimatif de
Partie Etage P A Partie de composant : A e L
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Vestiaire RDC (allg Menuiserie intérieure Joint de vitrage PO15 Non
pers. H administrative)
Sanitaires RDC (a||(_e Menuiserie intérieure Joint de vitrage Non
personnel | administrative)
| Référence du donneur d’ordre : Batiment I'Orme - Allonnes
92/161

Rapport n° : 76084-150754 A
Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com



http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Mission de repérage amiante avant démolition

7016 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
. RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de compribande
Couloir 3 - . . (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de compribande
Bureau 4 - - o (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de compribande
Bureau 3 -~ . . (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
. L - Joint de compribande
Bureau 2 RDC (a|I_e Menwseneo extérieure (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
Bureau 1 RDC (aile Menuiserie extérieure JO(:; d((e)lcj:rc;?uﬁ)’ndbea:]ade Non
administrative) n°2 ngenuiserie)
Vestiaire RDC (aile Menuiserie extérieure ‘]O('Qltj d%&g?upr”db:[]:e Non
pers. F administrative) n°2 rr?enuiserie)
Salle de RDC (aile Menuiserie extérieure JO(':; dijg?uﬁndbeagje Non
soins administrative) n°2 ngenuiserie)
RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de compribande
Bureau 5 - . . (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
. S - Joint de compribande
Bureau 6 RDC (aile Menuiserie extérieure (au pourtour de la PO16 Non
administrative) n°2 menuiserie)
RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de compribande
Bureau 7 - ) . (au pourtour de la Non
administrative) n°2 menuiserie)
Salle RDC (aile Menuiserie extérieure ‘]0(23 dijrc:;nup:ndb:gle Non
d'attente | administrative) n°2 n?enuiserie)
Bureau 8 RDC (aile Menuiserie extérieure .Jo(l:ltJ d%&gg]uendbea?:e Non
administrative) n°2 ngenuiserie)
Vestiaire RDC (aile Menuiserie extérieure ‘]0('2; d%lfrc;(r)nup:rhb:r;e Non
pers. H administrative) n°2 n?enuiserie)
Sanitaires RDC (aile Menuiserie extérieure ‘]0(':5 dijggnup;ndbeagje Non
personnel | administrative) n°2 rr‘?enuiserie)
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Z017 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Ig;ﬁg Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (all(_e Menmseneo exterieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Bureau 4 RDC (a”? Menwsene; exterieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Bureau 3 RDC (a”? Menwsene; exterieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Bureau 2 RDC (all(_e Menmseneo exterieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Bureau 1 RDC (a|I_e Menwseneo extérieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Vestiaire RDC (aile Menuiserie extérieure . .
= ) i Joint de vitrage Non
pers. F administrative) n°1
Salle de RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de vitrage Non
soins administrative) n°l 9
Bureau 5 RDC (a|I_e Menwseneo extérieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Bureau 6 RDC (a”? Menwserleo exterieure Joint de vitrage PO17 Non
administrative) n°l
Bureau 7 RDC (a”? Menwsene; exterieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Salle RDC (aile Menuiserie extérieure Joint de vitrage Non
d'attente | administrative) n°l 9
Bureau 8 RDC (a|I_e Menwserleo extérieure Joint de vitrage Non
administrative) n°l
Vestiaire RDC (aile Menuiserie extérieure . .
o ) . Joint de vitrage Non
pers. H administrative) n°l
Sanitaires RDC (aile Menuiserie extérieure . .
= ) A Joint de vitrage Non
personnel | administrative) n°l
7018 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
’: 9 construction p Sondage | Préléevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC .
Tisanerie (aile Sol Colle ciment EIe carrelage P018 Non
mosaique
Nord)
Z019 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Tisanerie (aile Plinthe Colle de plinthe carrelage P019 Non
Nord)
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Z020 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
T g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC "
Tisanerie (aile Murs Colle de faience P020 Non
carrelage
Nord)
Z021 - Plan de travail Colle grise de faience carrelage (continue : NON)
Local / del f f . . it del
Partie Etage Composant_ ela Partie de composant Réf. ’ \Re. Presgnce Estlmatl_ e la
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
) . RDC . Colle grise de faience
Tisanerie (aile Plan de travail n°1 carrelage pP021 Non
Nord) 9
7022 - Plan de travail Revétement bitumineux sous évier (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC N . .
Tisanerie (aile Plan de travail n°2 Revetement,bl_tumlneux P022 Oui lu
sous évier
Nord)
7023 - Hotte Patin pour fixation des parois en verre (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
’: 9 construction p Sondage | Préléevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC . N
Tisanerie (aile Hotte Patin pour fixation des P023 Non
parois en verre
Nord)
7024 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
. 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC .
Linge sale (aile Sol Colle ciment Eie carrelage P024 Non
mosaique
Nord)
7025 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Linge sale (aile Plinthe Colle de plinthe carrelage P025 Non
Nord)
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7026 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Ref. Pres_ence Estlmatlf_d,e la
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Tisanerie (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Linge sale (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture P026 Non
Nord)
Z027 - Murs Cloison Enduit pléatre + peinture (continue : NON)
Local / . . . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie SELE construction FEVIC H1E GRpREal Sondage | Prélevement. | d'amiante uantité
d’immeuble g : q
RDC
Tisanerie (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Linge sale (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture P027 Non
Nord)
RDC
Sanitaires 1 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
7028 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / . . . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage construction FEVEC H1E GRpOsal Sondage | Prélevement. | d'amiante uantité
d’immeuble g : q
RDC
Tisanerie (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Linge sale (aile Plafond Enduit platre + peinture P028 Non
Nord)
RDC
Sanitaires 1 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
7029 - Plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. . ‘Ref. Présence Estlmatlf_d'e la
o construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Chambre 4 (aile Plafond Dalle de faux plafond P029 Non
Nord)
RDC
Sanitaires 1 (aile Plafond Dalle de faux plafond Non
Nord)
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Opcve Mission de repérage amiante avant démolition

7030 - Menuiserie extérieure Joint mastic de vitrage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Chambre 4 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint mastic de vitrage P030 Non
Nord)
Z031 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Couloir 2 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture PO31 Non
Nord)
RDC
Couloir 1 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 4 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 3 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 2 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 1 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Nord)
Rangement RDC
geme (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
& lingerie
Nord)
Salle de RDC e A .
(aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
classe
Nord)
Salle de RDC e A .
- (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
musique Nord)
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Opcve

Mission de repérage amiante avant démolition

Z032 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 2 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Couloir 1 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 4 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 3 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 2 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture P032 Non
Nord)
RDC
Chambre 1 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Nord)
Rangement RDC
geme (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
& lingerie
Nord)
Salle de RDC . o .
(aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
classe
Nord)
Salle de RDC
- (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
musique
Nord)
7033 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)
Local / . . . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage construction FEVEC H1E GRpOsal Sondage | Prélevement. | d'amiante uantité
d’immeuble g : q
RDC . .
Couloir 2 (aile Murs - Cloison Enduit c_ie Ilssagg * PO33 Non
bande calicot + peinture
Nord)
RDC . .
. - . Enduit de lissage +
Couloir 1 (aile Murs - Cloison bande calicot + peinture Non
Nord)
RDC . .
Chambre 2 (aile Murs - Cloison Enduit Qe Ilssagg * Non
bande calicot + peinture
Nord)
RDC . .
- . Enduit de lissage +
Chambre 1 (aile Murs - Cloison bande calicot + peinture Non
Nord)
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Mission de repérage amiante avant démolition

7034 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 2 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Couloir 1 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 4 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 3 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
RDC
Chambre 2 (aile Plafond Enduit platre + peinture P034 Non
Nord)
RDC
Chambre 1 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
Rangement RDC
geme (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
& lingerie
Nord)
Salle de RDC
classe (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Nord)
Salle de RDC
- (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
musique
Nord)
7035 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
Local / . . . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage construction FEVEC H1E GRpOsal Sondage | Prélevement. | d'amiante uantité
d’immeuble g : q
RDC Colle ciment de carrelage
Sanitaires 1 (aile Sol n°1 - 9 P035 Non
Nord) mosaique
7036 - Sol Colle de carrelage (dans douche) (continue : NON)
Local / a . . . .
; Composant de la : Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant a0 s Sy
o construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 1 (aile Sol n°2 Colle de carrelage (dans P036 Non
douche)
Nord)
Z037 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Local / = z . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant 218 e s
” construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 1 (aile Plinthe Colle de plinthe carrelage P037 Non
Nord)
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Opcve

Mission de repérage amiante avant démolition

7038 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC .
Sanitaires 1 (aile Murs Colle de Ifalence P038 Non
Nord) carrelage
Z039 - Murs Colle de faience haute carrelage (continue : NON)
Local / 2 5 . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC .
Sanitaires 1 (aile Murs Colle de fal(lance haute P039 Non
Nord) carrelage
7040 - Plafond Laine de verre + pare vapeur (dans plénum) (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC .
Sanitaires 1 (aile Plafond Laine dedverre |+, pare P040 Non
Nord) vapeur (dans plénum)
7041 - Baignoire Peinture sous baignoire (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante guantité
RDC
Sanitaires 1 (aile Baignoire Peinture sous baignoire P041 Non
Nord)
RDC
Sanitaires 3 (aile Baignoire Peinture sous baignoire Non
Sud)
RDC
Sanitaires 2 (aile Baignoire Peinture sous baignoire Non
Ouest)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

7042 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Joint de compribande (au
Couloir 2 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Couloir 1 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la P042 Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Tisanerie (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Linge sale (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 4 (aile Menuiserie extérieure n°3 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 3 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 2 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 1 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
Rangement RDC Joint de compribande (au
geme (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
& lingerie s
Nord) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Salle de - L - R
classe (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Nord) menuiserie)
Salle de RDC Joint de compribande (au
- (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
musique S
Nord) menuiserie)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

7043 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Couloir 2 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Couloir 1 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage P043 Non
Nord)
RDC
Tisanerie (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Linge sale (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Chambre 4 (aile Menuiserie extérieure n°2 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Chambre 3 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Chambre 2 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
RDC
Chambre 1 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Nord)
Rangement RDC
geme (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
& lingerie
Nord)
Salle de RDC N . . .
(aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
classe
Nord)
RDC
Sallg de (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
musique
Nord)
7044 - Dilatation Joint de dilatation (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 1 (aile Dilatation Joint de dilatation P044 Non
Nord)
RDC
Couloir 5 (aile Dilatation Joint de dilatation Non
Sud)
7045 - Menuiserie intérieure Joint de vitrage (continue : NON)
Locgl : Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : AP vrars - s
. construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 1 (aile Menuiserie intérieure Joint de vitrage P045 Non
Nord)
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ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

7046 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
d’'immeuble 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
RDC
Couloir 4 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Couloir 5 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Bureau 10 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture P046 Non
Sud)
RDC
Chambre 9 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
Chambre RDC e . .
10 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
Salle & RDC
(aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
manger
Sud)
Salle RI.DC . . . .
d'activité 6 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Office (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Sud)
Salle RDC
, . (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
d'accueil
Sud)
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Opcve

Mission de repérage amiante avant démolition

Z047 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Entrée (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Couloir 4 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Couloir 5 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Bureau 10 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture P047 Non
Sud)
RDC
Chambre 9 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Chambre (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
10
Sud)
Salle & RDC
(aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
manger
Sud)
Salle RDC
g (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
d'activité 6
Sud)
RDC
Office (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Sud)
Salle RDC
, ) (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
d'accueil
Sud)
7048 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)
LOCQI 4 Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : S s Sy
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC . .
. - . Enduit de lissage +
Couloir 4 (aile Murs - Cloison bande calicot + peinture P048 Non
Sud)
RDC . .
Chambre 9 (aile Murs - Cloison Enduit Qe "Ssag? + Non
bande calicot + peinture
Sud)
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‘IDGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

7049 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
” 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Entrée (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Couloir 4 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Couloir 5 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Bureau 10 (aile Plafond Enduit platre + peinture P049 Non
Sud)
RDC
Chambre 9 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
RDC
Chambre (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
10
Sud)
Salle & RDC
(aile Plafond Enduit platre + peinture Non
manger
Sud)
Salle RDC
g (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
d'activité 6
Sud)
RDC
Office (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
Salle RDC . .
d'accueil (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Sud)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

7050 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Entrée (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Sud)
RDC
Couloir 4 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Sud)
RDC
Couloir 5 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Sud)
RDC
Bureau 10 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage P050 Non
Sud)
RDC
Chambre 9 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Sud)
RDC
Chambre (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
10
Sud)
Salle & RDC L ) . .
(aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
manger
Sud)
Salle RDC
ey (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
d'activité 6
Sud)
RDC
Office (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Sud)
Salle RDC
, . (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
d'accueil
Sud)
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pave

Mission de repérage amiante avant démolition

Z051 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC Joint de compribande (au
Entrée (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Couloir 4 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Couloir 5 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Bureau 10 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la P051 Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 9 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
Chambre RI_DC o B . Joint de compribande (au
10 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour dg la Non
Sud) menuiserie)
Salle & RDC Joint de compribande (au
(aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
manger S
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Salle ; . - R
d'activité 6 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Office (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Salle - L - R
d'accueil (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Sud) menuiserie)
7052 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
LOCQI / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage n Partie de composant : A vros N g
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Colle ciment de carrelage
Sanitaires 3 (aile Sol - 9 P052 Non
mosaique
Sud)
Z053 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Loca_l / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage " Partie de composant : A vras N g
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 3 (aile Plinthe Colle de plinthe carrelage P053 Non
Sud)
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Opove

Mission de repérage amiante avant démolition

Z054 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
T g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 3 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture P054 Non
Sud)
Z055 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
T g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC .
Sanitaires 3 (aile Murs Colléea?reel?lznce P055 Non
Sud) 9
Z056 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant_dela Partie de composant Réf. ) \Ref. Pres_ence Estlmatlf_d’ela
”: construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 3 (aile Plafond Enduit platre + peinture P056 Non
Sud)
7057 - Plafond Dalle de faux plafond (posé au sol) (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant_dela Partie de composant Réf. ) \Ref. Présence Estlmatlf_d’ela
”: construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
, Sa_lll_e' (aile Plafond Dalle de faux plafond P057 Non
d'activité 6 (posé au sol)
Sud)
7058 - Plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant_dela Partie de composant Réf. . ‘Ref. Présence Estlmatlf_d'ela
. construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Salle a RDC
(aile Plafond Dalle de faux plafond P058 Non
manger
Sud)
Z059 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant_dela Partie de composant Réf. . ‘Ref. Présence Estlmatlf_d'ela
o construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC .
Office (aile Murs Colle de faience P059 Non
Sud) carrelage
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Mission de repérage amiante avant démolition

Z060 - Murs Périphérique Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Couloir 6 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Couloir 7 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Bureau 9 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 8 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 7 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 6 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 5 (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
Ouest)
Salle RDC
g (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture P060 Non
d'activité 3
Ouest)
Salle RDC
b e (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
d'activité 4
Ouest)
Salle RDC . . . .
B (aile Murs - Périphérique Enduit platre + peinture Non
d'activité 5
Ouest)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Z061 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
” 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 6 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Couloir 7 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Bureau 9 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 8 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 7 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 6 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 5 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
Ouest)
Salle RDC
g (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Po61 Non
d'activité 3
Ouest)
Salle RDC
i (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
d'activité 4
Ouest)
Salle RDC . . .
L (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture Non
d'activité 5
Ouest)
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Mission de repérage amiante avant démolition

7062 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
’: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Couloir 6 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Couloir 7 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Bureau 9 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 8 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 7 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 6 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
RDC
Chambre 5 (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
Ouest)
Salle RDC
g (aile Plafond Enduit platre + peinture P062 Non
d'activité 3
Ouest)
Salle RDC
i (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
d'activité 4
Ouest)
Salle RDC . .
L (aile Plafond Enduit platre + peinture Non
d'activité 5
Ouest)
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Mission de repérage amiante avant démolition

7063 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 6 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Couloir 7 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Bureau 9 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Chambre 8 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Chambre 7 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Chambre 6 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
RDC
Chambre 5 (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
Ouest)
Salle RDC
ey (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage P063 Non
d'activité 3
Ouest)
Salle RDC
e (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
d'activité 4
Ouest)
Salle RDC L . . .
B (aile Menuiserie extérieure n°1 Joint de vitrage Non
d'activité 5
Ouest)
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Mission de repérage amiante avant démolition

7064 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC Joint de compribande (au
Couloir 6 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Couloir 7 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Bureau 9 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 8 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 7 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 6 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Chambre 5 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
Salle RDC Joint de compribande (au
dactivité 3 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la P064 Non
Ouest) menuiserie)
salle RDC Joint de compribande (au
Ny (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
d'activité 4 o
Ouest) menuiserie)
RDC Joint de compribande (au
Salle - L - R
d'activité 5 (aile Menuiserie extérieure n°2 pourtour de la Non
Ouest) menuiserie)
7065 - Sol Colle ciment de carrelage mosaique (continue : NON)
LOCQI d Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage n Partie de composant : A vros N g
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Colle ciment de carrelage
Sanitaires 2 (aile Sol mosaique P0O65 Non
Ouest) q
Z066 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Loca_l d Composant de la ; Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage " Partie de composant : A vras N g
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 2 (aile Plinthe Colle de plinthe carrelage P066 Non
Ouest)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Z067 - Murs Cloison Enduit platre + peinture (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
T g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 2 (aile Murs - Cloison Enduit platre + peinture P067 Non
Ouest)
Z068 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
T g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC Colle de faience
Sanitaires 2 (aile Murs carrelage P068 Oui 60 m?
Ouest) 9
Z069 - Plafond Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 2 (aile Plafond Enduit platre + peinture P069 Non
Ouest)
Z070 - Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
. g construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC .
' Sa_lll_e' (aile Murs Colle de faience PO70 Non
d'activité 5 carrelage
Ouest)
Z071 - Dilatation Joint de dilatation (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
. 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Couloir 7 (aile Dilatation Joint de dilatation P0O71 Non
Ouest)
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Z072 - Sol Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage (continue : NON)

Local /

Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
) 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (all(_e Sol n°2 Dalle de _soI dure grise + oui 38.79 m2
administrative) colle noire + ragréage
. Sgll_e’ RDC (allg Sol Dalle de _sol dure grise + P72 oui 8.92 m2
d'activité 2 | administrative) colle noire + ragréage
Bureau 4 RDC (a”? Sol n°2 Dalle de .SOl dure grise * Oui 11.7 m?
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 3 RDC (all(_e Sol n°2 Dalle de .SOI dure grise + Oui 8.82 m?2
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 2 RDC (a|I_e Sol n°2 Dalle de §ol dure grise + oui 17.95 m2
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 1 RDC (a”? Sol n°2 Dalle de .SOI dure grise + Oui 11.87 m2
administrative) colle noire + ragréage
Vestiaire RDC (aile o Dalle de sol dure grise + . 5
pers. F administrative) Sol n°2 colle noire + ragréage oui 1217 m
Bureau 6 RDC (a|I_e Sol n°2 Dalle de §ol dure grise + oui 8.87 m?
administrative) colle noire + ragréage
Bureau 7 RDC (a|I_e Sol n°2 Dalle de §ol dure grise + oui 8.87 m2
administrative) colle noire + ragréage
'SaIIe RDC (allg Sol n°2 Dalle de _soI dure grise + oui 8.91 m2
d'attente | administrative) colle noire + ragréage
RDC (aile o Dalle de sol dure grise + . )
Bureau 8 administrative) Sol n°2 colle noire + ragréage oui 884m
Chambre 4 RDC (aile Sol Dalle de ;ol dure grise + oui 1272 mz
Nord) colle noire + ragréage
Chambre 3 RDC (aile Sol Dalle de ;ol dure grise + oui 11.94 m2
Nord) colle noire + ragréage
Chambre RDC (aile Sol Dalle de _soI dure grise + oui 12.56 m2
10 Sud) colle noire + ragréage
. RDC (aile o Dalle de sol dure grise + . )
Couloir & Ouest) Soln°3 colle noire + ragréage oui im
Couloir 7 RDC (aile Sol n°2 Dalle de ;ol dure grise + oui 1 m2
Ouest) colle noire + ragréage
Bureau 9 RDC (aile Sol Dalle de ;ol dure grise + oui 17.82 m2
Ouest) colle noire + ragréage
Chambre 8 RDC (aile Sol Dalle de _soI dure grise + Oui 11.94 mz
Quest) colle noire + ragréage
RDC (aile Dalle de sol dure grise + . 5
Chambre 7 Ouest) Sol colle noire + ragréage Oui 11.94m
Z073 - Sol Linoléum + colle (continue : NON)
Loesl] Composant de la Réf Réf Présence | Estimatif de
Partie Etage P A Partie de composant : A e L
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Couloir 3 RDC (allg Sol n°1 Linoléum + colle P0O73 Non
administrative)
RDC (aile o L
Bureau 2 administrative) Sol n°1 Linoléum + colle Non
Salle RDC (aile o L
d'attente | administrative) Soln°l Linoléum + colle Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Z074 - Sol Moquette + colle (continue : NON)

Ig;ﬁg Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
T 9 construction P Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Bureau 4 RDC (all(_e Sol n°1 Moquette + colle P0O74 Non
administrative)
Bureau 3 RDC (a”? Sol n°1 Moquette + colle Non
administrative)
Bureau 1 RDC (a”? Sol n°1 Moquette + colle Non
administrative)
Vestiaire RDC (all(_e Sol n°1 Moquette + colle Non
pers. F administrative)
Bureau 6 RDC (a”? Sol n°1 Moquette + colle Non
administrative)
Bureau 8 RDC (a”? Sol n°1 Moquette + colle Non
administrative)
Z075 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)
I;;(;f‘ig Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
’: 9 construction P Sondage | Préléevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble
Bureau 5 RDC (a”? Sol n°1 Llnoleum'+ colle + PO75 Non
administrative) ragréage
Bureau 7 RDC (all(_a Sol n°1 Llnoleum'+ colle + Non
administrative) ragréage
7076 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ,I\Ref. Plres_ence Estlmatlf_d’e la
d’immeuble construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
RDC Linoléum avec sous
Couloir 2 (aile Sol n°1 couche fibreuse + colle P076 Non
Nord) (dans placard)
Z077 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC L
Chambre 2 (aile Sol Llnol:aaur:lé; cglle * P0O77 Non
Nord) greag
RDC L
Chambre 1 (aile Sol L|nolf:nr1é; cglle * Non
Nord) greag
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Mission de repérage amiante avant démolition

7078 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)
Local / 2 5 . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la

”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC L
Bureau 10 (aile Sol Llnolf;rpé; c;)lle * PO78 Non
Sud) greag
Z079 - Sol Linoléum + colle (continue : NON)
Local / 2 5 . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC
Chambre 9 (aile Sol n°1 Linoléum + colle P079 Non
Sud)
7080 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Linoléum avec sous
Couloir 4 (aile Sol n°1 couche fibreuse + colle P080 Non
Sud) (dans placard)
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7081 - Sol Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC Dalle de sol dure
Couloir 2 (aile Sol n°2 jaune/beige + colle noire Oui 25.14 m?
Nord) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Couloir 1 (aile Sol jaune/beige + colle noire Oui 20.55 m?
Nord) + ragréage
Rangement RDC Dalle de sol dure
geme (aile Sol jaune/beige + colle noire Oui 27.95 m?
& lingerie .
Nord) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Couloir 4 (aile Sol n°2 jaune/beige + colle noire Oui 20.16 m?
Sud) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Couloir 5 (aile Sol jaune/beige + colle noire Oui 19.22 m2
Sud) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Chambre 9 (aile Sol n°2 jaune/beige + colle noire Oui 13.02 m?
Sud) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Office (aile Sol jaune/beige + colle noire Oui 23.68 m?
Sud) + ragréage
Salle RDC Dalle de sol dure
d'accueil (aile Sol jaune/beige + colle noire Oui 31.65 m?
Sud) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Couloir 6 (aile Sol n°1 jaune/beige + colle noire P081 Oui 21.78 m?
Ouest) + ragréage
RDC Dalle de sol dure
Couloir 7 (aile Sol n°1 jaune/beige + colle noire Oui 19.58 m?
Ouest) + ragréage
7082 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)
Lol § Composant de la Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage P 3 Partie de composant : A Povrers e My
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Linoléum avec sous
Couloir 6 (aile Sol n°2 couche fibreuse + colle P082 Non
Ouest) (dans placard)
7083 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)
Lo Composant de la Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage P " Partie de composant : A i Ny
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
RDC Linoléum + colle +
Chambre 6 (aile Sol raqréage P083 Non
Ouest) greag
RDC L
Chambre 5 (aile Sol Llnol:e;rpé; cglle * Non
Ouest) greag
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7084 - Murs panneaux de fagades Pignon Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Fa(;a_des et Extérieur Murs parlneaux de Joint de jonction de Po84 Non
toiture facades n°1 - Pignon panneaux
7085 - Murs panneaux de facades Fagade Joint de jonction de panneaux (continue : NON)
Loca_l ! Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
G SEL construction FERTE P GaNpoea! Sondé e Préléver.nent d'amiante uantité
d’immeuble g : q
Fa(;e_ldes et Extérieur Murs par:neaux de Joint de jonction de PO8S oui 1 ensemble
toiture fagcades n°2 - Facade panneaux

7086 - Murs panneaux de facades Appuis et tableau de fenétre Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / 2 - p . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) ‘Ref. P‘resgnce Estlmatlf_d,e la
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante gquantité
d’immeuble
Facades et . Murs panneaux d_e Joint de jonction de .
. Extérieur | fagades n°3 - Appuis et P086 Oui 1 ensemble
toiture - panneaux
tableau de fenétre
7087 - Murs panneaux de fagades Pignon Joint de jonction de panneaux (continue : NON)
Local / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : Aoy A iy
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Fa(;a_des et Extérieur Murs parlneau_x de Joint de jonction de P087 Non
toiture facades n°4 - Pignon panneaux
7088 - Murs panneaux de fagcades Fagade Joint de jonction de panneaux (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Ref. Présence Estlmatlf_d’e la
”: construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Fa@a}des et Extérieur Murs paTneaux de Joint de jonction de PO88 oui 1 ensemble
toiture facades n°5 - Fagade panneaux

7089 - Murs panneaux de facades Appuis et tableau de fenétre Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

LOC&}I ! Composant de la : Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant a0 s Sy
o construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Fagades et Murs panneaux de Joint de jonction de
ca Extérieur | facades n°6 - Appuis et ! P089 Oui 1 ensemble
toiture - panneaux
tableau de fenétre
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Z090 - Toiture Ardoise (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Facades et - . o .
. Extérieur Toiture n°1 Ardoise P090 Non
toiture
Z091 - Toiture Ardoise (continue : NON)
Loca_l ! Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
G SEL construction FERTE P GaNpoea! Sondé e Préléver.nent d'amiante uantité
d’immeuble g : q
Fa(;e_ldes et Extérieur Toiture n°2 Ardoise PO91 Non
toiture
7092 - Sol Laine de verre + pare vapeur (continue : NON)
LOCQI / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : A vrers - g
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante gquantité
d’immeuble
Combles R+1 Sol n°1 Laine de verre + pare P092 Non
vapeur
7093 - Sol Laine de verre + pare vapeur (continue : NON)
Local / . . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
’: 9 construction p Sondage | Préléevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Combles R+1 Sol n°2 Laine de verre + pare P093 Non
vapeur
7094 - Sol Conduit (posé au sol avec débris) (continue : NON)
Local / . . . . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage construction FEVEC H1E GRpOsal Sondage | Prélevement. | d'amiante uantité
d’immeuble g : q
o Conduit (posé au sol . )
Combles R+1 Sol n°3 avec débris) P094 Oui 1m
Z095 - Conduit de hotte Tissu de jonction de conduit (continue : NON)
Locgl : Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage " Partie de composant : Aoy i iy
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Combles R+1 Conduit de hotte Tissu de jonc_:tlon de P095 Non
conduit
Z096 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile aluminium (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
o 9 construction p Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
V[de_ R-1 Conduit de fluide n°1 Calor_ﬁugeagg _Ialne * P096 Non
sanitaire toile aluminium
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Z097 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile bitumineuse (continue : NON)
Local / z z . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction p Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
V|_de_ R-1 Conduit de fluide n°2 Calqufugeag_e laine + P097 Non
sanitaire toile bitumineuse
Z098 - Plafond Dalle en laine + aluminium (continue : NON)
Loca_l ! Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
G SEL construction FERTE P GaNpoea! Sondé e Préléver.nent d'amiante uantité
d’immeuble g : q
Vide Dalle en laine +
sanitaire R-1 Plafond aluminium P098 Non
7099 - Conduit EU Conduit ciment (continue : NON)
LOCQI / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : A vrers - g
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante gquantité
d’immeuble
Conduit EU n°1 Conduit ciment P099 Oui lu
Vide Rl Conduit EU n°2 Conduit ciment Oui lu
sanitaire Conduit EU n°3 Conduit ciment Oui lu
Conduit EU n°4 Conduit ciment Oui lu
7100 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile aluminium (continue : NON)
LOCQI / Composant de la . Réf Réf Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant : Aoy A iy
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
V|_de_ R-1 Conduit de fluide n°3 Calor_lfugeagg _Ialne * P100 Non
sanitaire toile aluminium
7101 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile bitumineuse (continue : NON)
Local / a . . . .
Partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
. 9 construction p Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
V'.de. R-1 Conduit de fluide n°4 Calqnfugeage laine + P101 Non
sanitaire toile bitumineuse
7102 - Plafond Dalle en laine + aluminium (continue : NON)
Local / a . . . .
; Composant de la : Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant a0 s Sy
o construction Sondage | Prélévement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Vide Dalle en laine +
sanitaire R-1 Plafond aluminium P102 Non
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7103 - Réseau sous station Joint de bride (continue : NON)

Iﬁ,oaﬁﬁle/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
”: 9 construction P Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
V|_de_ R-1 Réseau sous station Joint de bride P103 Non
sanitaire
Z104 - Conduit de ventilation Conduit ciment (continue : NON)
Local / 2 5 . . .
. Composant de la - Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
G SEL cor?struction FERTE P GaNpoea! Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble '
Conduit de ventilation n°1 Conduit ciment P104 Oui lu
Conduit de ventilation n°2 Conduit ciment Oui lu
Conduit de ventilation n°3 Conduit ciment Oui lu
V'.de. R-1 Conduit de ventilation n°4 Conduit ciment Oui lu
sanitaire
Conduit de ventilation n°5 Conduit ciment Oui lu
Conduit de ventilation n°6 Conduit ciment Oui lu
Conduit de ventilation n°7 Conduit ciment Oui lu
ZPS0O-BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R) - Plinthe Colle plinthe (continue : NON)
Local / z . . ;
Partie Etage Composant.de 2 Partie de composant RE, Réf. Prélevement. P‘resgnce Estlmatlf. d'e
. construction Sondage d'amiante | la quantité
d’immeuble
RDC
Entrée (aile Plinthe Colle plinthe n%gs%%‘%?gl(rffgog) Non
Sud) 1.2,
ZPS0O-BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R) - Sol Colle carrelage (continue : NON)
Local / z . . ;
Partie Etage Composant.de 2 Partie de composant RE, Réf. Prélevement. P‘resgnce Estlmatlf. d'e
. construction Sondage d'amiante | la quantité
d’immeuble
RDC
Entrée (aile Sol Colle carrelage n%gs%%‘%%fif pzolr% Non
Sud) A1.2.

ZPSO-P1 (rapport n°72-003) - Sol Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage (continue : NON)

L°Ca¥' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage " Partie de composant 218 i iy
’: construction Sondage | Prélevement. | d'amiante guantité
d’immeuble
Salle de I(?alﬂg Sol Dalle de sol dure rouge + P1 (rapport oui 2417 m2
classe colle noire + ragréage n°72-003) ’
Nord)
RDC
soiese | e Dol de 20 cure ouge ou | msm
q Nord) gréag
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ZPSO-P2 (rapport n°72-003) - Sol Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage (continue : NON)
Local / z z . L
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Ref. Presgnce Estlmatlf_d,e la
’ construction Sondage | Préléevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
RDC
Sanitaires 1 (aile Sol n°3 Dalle de S.OI dure b!eue + P% (rapport QOui 4 m2
colle noire + ragréage n°72-003)
Nord)
R RDC
Salle a (aile Sol Dalle de sol dure b!eue + Ovi 29.34 m2
manger colle noire + ragréage
Sud)
RDC
Sanitaires 3 (aile Sol n°2 Dalle de S.OI dure b!eue * Oui 4 m?
colle noire + ragréage
Sud)
RDC
' Salle (aile Sol Dalle de sol dure bleue + oui 27.98 m2
d'activité 6 colle noire + ragréage
Sud)
RDC
o ” o Dalle de sol dure bleue + . 5
Sanitaires 2 (aile Sol n°2 colle noire + ragréage Oui 4m
Ouest)
RDC
' Si.'-lll.e' (aile Sol Dalle de s_ol dure b[eue + oui 28 m2
d'activité 3 colle noire + ragréage
Ouest)
RDC
' Si.'-lll.e' (aile Sol Dalle de sol dure b[eue + oui 31.92 m2
d'activité 4 colle noire + ragréage
Ouest)
RDC
soniess | e ou | zezm
Ouest) greag
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

P1 - P2 (rapport n°72-003)

E6/03/02 Versiond

RIPROtEC

e RAPPORT D'ESSAI Date Application 21/04/04
4. rue Lion BLUM ANALYSE DE MATERIAUX | proaurcepmomor
91120 PALAISEAU

Tél: 01 693201 00 Fax : 01693202 00

AFFAIRE Ne° P0503256 Palaiseau, le 09/03/2005

NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003

Date de réception o | 07-mars-05 | A rattention de
AD INGE
Date d'analyse 09-mars-05
Prélevé(s) par AD INGE -
La Freulionniére
Transporté(s) par LA POSTE
Réceptionné(s) par C.PLAISANCE 332)[;1\{:1};%? ELLE
Nombre d'échantillons : | 16 J Tél - 02 43 98 19 30
Lieu de prélévement
Batiment L'ORME Fax:0243981932
72 ALLONNES

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant lanorme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinenles de la norme NEX 43 050.
1

Référence prélévement Référence Protec
Pl MAT.070305.076
Localisation Description client Enm;n Visnelde
rotec

Bét I'Orme - Rde Dalle de sol rouge sombre Dalle dure rouge
Salle d'activité

Méthode N(*) Type Amiante Autres Fibres Analyste(s)

MET 1 Chrysotile - CAB

Remarques :

Abbréviations : FOG - Fibres organiques ; CEL - Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques , MOLP : Microscope Optique 3
Lumiére Polarisée ; MET | M pic & quea T i

(*) : Nombre de préparations

Validé le :09/03/2005

Analvste(s) R n uali
C. BRETIN § A FEUILLET VHERAUD

les
Le rapport comportc 16 page(s).

Nous vous remercions de votre coafiance.
Révision du document : O

Esultats ci-points ne quc les &

AVIS DE CONFIDENTIALITE :
de ce nest

L'acrréditation du ‘0"’.‘

COFRAC atteste
de la compétence
des laboratoires
pour les seuls

©ssais couverts par
s

T'sccrd

ESSAIS

isée que sous sa forme intégrake
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P ROteC RAPPORT D'ESSAI kgt Bbsesot.

Date Application 21/04/04

Fichier : RapportEssaiMateri
srue Lion BLUM ANALYSE DE MATERIAUX | procédure: prozior
1 L

“Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01693202 00

AFFAIRE No P0503256 Palaiseau, le 09/03/2005
NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003
Date de réception ¢ | 07-mars-05 A l'attention de
AD INGE
Date d'analyse 09-mars-05
Prélevé(s) par © | AD INGE -
) La Freulionniére
T'ransporté(s) par . | LAPOSTE
ey . 2 53230 LA CHAPELLE

Réceptionné(s) par - | C.PLAISANCE CRAONNAISE
Nombre d'échantillons : | 16 J Tél: 02 43 98 19 30
Lieu de prélévement

Batiment L'ORME Fax:024398 1932

72 ALLONNES

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NEX 43 050.
]

Référence prélévement Référence Protec
Pl MAT.070305.076-1
Localisation Description client Eixanita Vienth de
Protec
Bat I'Omme - Rde Colle noire et ragréage Colle souple noire
Salle d'activité et ragréage dur gris
Méthode N(*) Type Amiante Autres Fibres Analyste(s)
MET 1 Chrysotile - ANF

Remarques :

Abbréviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulose ; FDV - Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques | MOLP : Microscope Optique &
Lumiére Polarisée , MET : M ic €l que a T i

(*) : Nombre de préparations

Validé le :09/03/2005

Analvste(s) Responsabl ntrol alit:
C. BRETIN § A. FEUILLET V.HERAUD

L'scrréditation du ‘0".‘

Les résultats cijoints ne concernent que les échantilions analysés COFRAC atteste
Le sapport comporte 16 page(s). de la compétence
Nous vous remercions de votre confiance des laboratoires
Révision du document : 0 pour les seuls

S35 COUNVErts par

Taccréditation, E/é:?dﬁnl.o f

N°® 10918
AVIS DE CONFIDENTIALITE :
La reproduction de ce ds n'est isée que sous sa forme intégrale P'ge 2 sur 16
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P RQteC RAPPORT D'ESSAI e

Date Application 21/04/04

Fichier : Ra EssaiMateri;
yrue Léon BLUM ANALYSE DE MATERIAUX | prciore: prozmr
1120 P: 4

Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01693202 00

Palaiseau, le 09/03/2005

AFFAIRE N° P0503256
NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003
Date de réception ¢ | 07-mars-05 | Atattention de
AD INGE
Date d'analyse 09-mars-05
Prélevé(s) par AD INGE -
La Freulionniére
Transporté(s) par : | LAPOSTE
. ; 53230 LA CHAPELLE
Réceptionné(s) par | C.PLAISANCE CRAONNAISE
Nombre d'échantillons : | 16 I Tél- 02 43 98 19 30
Lieu de prélévement
Batiment L'ORME Fax:0243 981932
72 ALLONNES

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les pariies pertinentes de la norme NFX 43 050.

Référence prélévement Référence Protec
P2 MAT.070305.077
o g A X Examen visuel de
Localisation Description client Protec

Bit 'Orme - Rde Dalles de sol bleues Dalle dure bleue
Sanitaire 1 dans les placards

M¢thode N(*) Type Amiante Autres Fibres Analyste(s)

MET 1 Chrysotile - CAB

Remarques :

Abbréviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulosc ; FDV : Fibees de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques | MOLP : Microscope Optique &
Lumiére Polarisée ; MET : M pic ¢l ique d T i

(*) : Nombre de préparations

Validé le :09/03/2005
Analvste(s) trd lité
C.BRETIN § A, FEUILLET V.HERAUD

L'acrréditation du ‘o".‘

Les résultats ci-joints ne concernent que les échantillons analysés COFRAC atteste

Lc rapport comporte 16 page(s). de la compétence
Nous vous remercions de votre confiance des laboratoires
Révision du document : 0 pour les seuls
N S M ESSALS
T'accréditation. Accréditation
N° 1-0918
AVIS DE CONFIDENTIALITE :
La reprod: de ce d nest isée que sous sa forme intégrale Page 3 sur 16
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P ROtec RAPPORT D'ESSAI Dutc Applcaton 10404
4 e Lion BLUM ANALYSE DE MATERIAUX | podiorc:toinr

91120 PALAISEAU
Tél: 01 693201 00 Fax : 01693202 00

Palaiseau, le 09/03/2005

AFFAIRE N° P0503256
NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003
Date de réception 3 r07-mars-05 J A lattention de
AD INGE
Date d'analyse 09-mars-05
Prélevé(s) par AD INGE -
La Freulionniére
Transporté(s) par . | LAPOSTE
; ; . 53230 LA CHAPELLE
Réceptionné(s) par | C.PLAISANCE CRAONNAISE
Nombre d'échantillons : | 16 ] Tél- 0243 9819 30
Lieu de prélévement
Batiment L'ORME Fax:0243 981932
72 ALLONNES

Les analyses au MOLP sont effectudes suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NFX 43 050
'

Référence prélévement Référence Protec
P2 MAT.070305.077-1
S cciay . Examen visuel de
Localisation Description client Protec
Bét I'0Orme - Rde Colle noire ct ragréage Colle souple noire
Sanitaire 1 dans les placards et ragréage dur
blanc
Méthode N(*) Type Amiante Autres Fibres Analyste(s)
MET 1 Chrysotile = ANF

Remarques :

Abbréviations : FOG : Fibres organiques ; CEL - Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques | MOLP : Microscope Optique @
Lumiére Polarisée ; MET : Ma pic &l que & IS

(*) : Nombre de préparations

Validé le :09/03/2005

Analyste(s) 1 ntrol
C. BRETIN § A FEUILLET V.HERAUD

L'acrréditation du ‘ofrn‘

Les résultats ¢i-josnts ne concernent que les échantilions analysés. COFRAC atteste
Le rapport comporte 16 page(s). de la compétence
Nous vous remercions de votre confiance. des laboratowres
Révision du document : 0 poar les seuls
essals couverts par | EE SRS
faceréditation. pCereditation
N7 10918
AVIS DE CONFIDENTIALITE :
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Date de réception : 16/06/2016
1510003751/6377875/S1/1/1_6B377875/112

N*® de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01 Page 1/5
Dossier N° - 16W016167

Référence dossier :

N° Référence Description visuelle de la Technique Preparation Resultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
001 | BV3AS4322 RDC/ Matériau dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 3/Carrelage - | carelage, faience (orange) aftaque acide détectées
Colle - - matériau dur de type (méthode interne de
(grise/Carrelage 1x1 + ciment-colle (noir) ; traitement)
co\le)' matériau semi-dur (gns)
002 | BV3AS4323 RDC/ Matériau dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 3/Plinthe - carrelage, faience (marron) A 'atgague Etiﬂlde 4 détectées
_ (Pl + ; matériau dur de type methode interne de
Colle - (Plinthe + colle) ciment.colle (blanc) + raitement)
(marron)
003 | BY3AS4324 RDC/ Matériau dur de type MET +| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 3/Faience - carrelage, faience (vert) ; attaque acide détectées
Colle - (grise/Faience matériau dur de type (methOQE interne de
+ colle) ciment-colle (gris) traitement)
004 | BV3AS4325 RDC/ Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination st Fibres d'amiante non
Couloir 5/Revétement | (vert) ; matériau de type attaque acide détectées
du mur - Peinture - maillage de fibres (blanc) ; (methode interne de
(toile matériau semi-dur (beige) + traitement)
verre/vert(e)/Peinture {aris) - —
+ toile de verre + Matériau de type maillage MOLP +| 2 - Fibres d'amiante non
platre) de fibres (blanc) détectées
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale_ Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concemne que les objets soumis a l'essai. Seules
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N® Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
005 | BV3AS4326 RDC/ Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Entrée/Plinthe - Colle - | camelage, faience (beige) ; " ﬁ;ﬁague atiude 4 détectées
/Pli matériau semi-dur (blanc) methode interne de
E;bolﬁlg)ohefphnthe * fraitement)
006 | BV3AS4327 RDC/ Matériau dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Entrée/Carrelage - mortier, béton, chape ' ?tgﬂgue ftiﬂlde 4 deétectées
_(M + (beige) : matériau dur de méthode interne de
Colle ~(Marbre + colle) type ciment-colle (noir) traitement)
007 | BV3AS4328 Matériau semi-dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante de type
Facades/Fagade - joint (gris) (vert) attaque acide chrysotile
Joint - (Joint de (méthode interne de
- traitement)
fagades gris)
008 | BY3AS4329 RDC/ Matériau dur de type MET +| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 2/Plinthe - carrelage, faience (marron) ’ 4at:]tagut9_ Etiude 4 détectées
Colle - (Plinthe + colle) | ; Matériau dur de type methode interne de
( ) cimeni-colle (beige) traitement)
Matériau dur de type joint MET =| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
cament (blanc) attaque acide détectées
(méthode interne de
traitement)
009 | BY3AS4330 RDC/ Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante de type
Sanitaire 2/Faience - carrelage, faience (jaune) ; aftaque acide chrysotile
Colle - (Faience + matériau dur de type (méthode interne de
colle grise) ciment-colle (blanc) fraitement)
010 | BY3AS4331 RDC/ Matériau de type peinture MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 9/Revétement | (violet) ; maténau de type attaque acide détectées
du mur - Peinture - maillage de fibres et liant (méthode Interne de
(Peinture + toile de (blanc) ; matériau semi-dur traitement)
verre + platre) de type platre (blanc)
La rep ion de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale. Il comporte 5 page(s). Le present rapport ne conceme gue les objets soumis a l'essal. Seules
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activités/Faience -
Colle - (Faience +
colle sur paillasse)

fibreux de type papier,
carton (marron) (brillant) ;
matériau dur de type
ciment-colle (blanc) ;
matériau semi-dur (gris)

N* Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats

éch. client couche utilisee
Nb Type

011 | BV3AS4332 RDC/ Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire carrelage, faience (jaune) ; aftaque acide détectées
personnel/Fafence - materiau dur de type (méthode inteme de
Colle - (Faience + ciment-colle (blanc) fraitement)
colle)

012 | BV3AS4333 RDC/ Matériau dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire carrelage, faience (orange) aftaque acide détectées
personnel/Plinthe - - materiau dur de type (méthode interne de
Colle - (Plinthe + colle) ciment-colle (gris) fraitement)

013 | BV3AS4334 RDC/ Matériau dur de type MET +*| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Tisanerie espace carrelage, faience (blanc) ; aftaque acide détectées
personnel matériau de type peinture (méthode interne de

(blanc) ; matériau souple traitement)

014 | BV3AS4335 RDC/ Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et

Tisanerie espace (noir) afttaque acide
o (méthode interne de
personnel activités - traitement)

Enduit - (Enduit sous

Fibres d'amiante de type
chrysotile

évier)

015 | BV3AS4336 RDC/ Matériau dur de type MET *| 1 Calcinatior! et
Tisanerie espace carrelage, faience (jaune) ; attaque acide
personnel matériau dur de type (méthode interne de

ciment-colle (blanc) traitement)

activités/Faience -
Colle - (grise/Faience
+ colle)

Fibres d'amiante non
détectées

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale. || comporte 5 page(s). Le present rappori ne conceme g
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ™.
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N® Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
016 | BV3AS4337 RDC/ Matériau dur de type MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Tisanerie espace carrelage, faience (noir) ; attaque acide détectées
personnel matériau dur de type (méthode interne de
activités/Plinthe - Colle | ciment-colle (gris) traitement)
- (Plinthe + colle)
017 | BV3AS4338 RDC/ Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres cg'amig:me non
Sanitaire 1/Faience - | camelage, faience (blanc) ; ' ﬁiﬁﬂgu‘? ft*ﬁ'de 4 détectées
Colle - (Fai + matériau dur de type methode interne de
C;H:) (Fatence ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur (noir)
018 | BV3AS4339 RDC/ Matériau de type peinture MET | 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 1/Plinthe - (marron) ; matériau dur de ' iﬁague ?Clde 4 détectées
i e ciment-colle (noir meéthode interne de
Colle - (Plinthe + colle) | ¥P (noir) raitoment)
019 | BY3AS4340 RDC/ Matériau dur de type MET =| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaire 1/Faience - | carelage, faience (blanc) ; aftaque acide détectées
Colle - (Faience + matériau dur de type (methode interne de
colle) ciment-colle (gris) traitement)
020 | BV3AS4341 R-1/ Vide | Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
sanitaire/Conduit - (noir) " ,atgﬂg“‘? z:ude 4 détectées
méthode interne de
E;:?i\fc")][;pee_de traitement)
(bitumineuse/noir(e)/E
nveloppe de
calorifugeage
bitumineuse)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB : Les informations de tracabilité sont disponibles sur demande
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'4chantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ent pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comperts 5 page(s). Le présent rappert ne conceme que les objets soumis a l'essai. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Accréditation n® 1-5970 o\ S

35760 SAINT-GREGOIRE B 59 A 50 .

Tel : 02.99.35.41.41 ilac-MrA

www.itga.fr Portée disponible * ‘\f:
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Made in France
Laccréditation du COFRAC atteste de ka compétence des laboratoires pour les seuls essails couverts par Facoréditation qui sont identifiés par le symbole - »

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne conceme que les échantifons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont &té regus au laboratoire,

Le labx ire n'est pas resp tle des donndes fournies par fe client qul sont simplement retranscrites et identifides comme telles.
Clent :  APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Réf. Commande ITGA : 1T1424-3413
6 Rue de la Closerie
91090 Lisses Réf, Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748
Prélevement(s) :  Recu au laboratoire le : 05/03/2024
Préparation(s) : Effectuée de fagon 3 étre représentative de I'échantilion conformément a Farrété du ler octobre 2019 ;

R - Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai @
(A) - Traitement mécanique en milleu aquewx
(B) - Traement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (quide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement obsarvables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties perti & 1a norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amlante est garantie sl la teneur est supérieure ou égale a 0,1 9% en masse,
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier cllent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment fOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3855
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P001 - Colle ciment de carrelage Description ITGA : c°||egﬂse/MMugrh
mosaique - RDC (alle administrative) - hétérogéne
Salle de soins - - Sol
* Colle grise non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Matériau gris hétérogéne non Nombre de peéparations : 1 Anatyste : AXN
séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2 !
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3856
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P02 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Colle grise
(aile administrative) - Salle de soins - -
Plinthe v o
* Colle grise META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de peéparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3857
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P03 - Colle de falence carrelage - RDC Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture
(aile administrative) - Salle de soins - -
Murs
Carrelage Non analysé
* Colle beige + Peinture non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable Nombre de peéparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports (5)
danalyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3858
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P04 - Enduit de lissage + bande calicot Description ITGA : Enduit platreux blanc / Papier
+ peinture - RDC (aile administrative) -
Bureau 5 - - Murs
* Enduit platreux blanc non META (A) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
séparable + Papier non Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantillon ITGA : 1T142403-3859
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POOS - Papler peint avec sous couche en Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc /
:‘w'x(*mm)'w Matériau en liége marron
* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Matériau platreux blanc non Nombre de peéparations : 1 Analyste : AXN
séparable + Matériau en liége Nombre de supports ()
marron non séparable danalyse : 2
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3860
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO06 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile administrative) - Salle dattente - - vrac
Murs
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Anaiyste : AXN
danalyse : 2 (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3861
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantifion cllent : P07 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(alle administrative) - Salle d'attente - - vrac
Murs
* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ - Rutres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 (4)
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3862
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P0OS - Endult pltre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile administrative) - Salle dattente - - vrac
Plafond
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de suppoets Analyste : AXN
d'analyse : 2 (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3863
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO - Colle ciment de carrelage Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage /
mosske w’fﬁ (alle ;:'*m) Colle grise / Matériau gris
* Joint cassant gris + Colle grise META (A) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / -
non séparable + Matériau gris Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
hétérogéne non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Carrelage Non analysé
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 17142403-3864
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P010 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Colle grise en vrac
(aile administrative) - Vestiaire pers, H -
= Plinthe
* Colle grise en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports (%)
d'analyse : 2 !
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantilion TTGA : 1T142403-3865
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO11 - Enduit platre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(alle administrative) - Vestiaire pers. H - vrac
- Murs
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 {4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment fOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3866
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client ; PO12 - Endult plitre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile administrative) - Vestiaire pers. H - vrac
= Murs
* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 (4)
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3867
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P013 - Colle de falence carrelage - RDC Description ITGA ; Joint cassant gris en faible
(W)-vmm.n- quantité / Carrelage / Colle beige
' Joint cassant gris en faible META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
quantité non séparable + Nombre de préparations : 1 Analyste ; AUG
Colle beige Nombre de suppoets (5)
d'analyse : 2
Carrelage Non analysé
Réf dossier client ; EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme REf échantilion ITGA : 1T142403-3868
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P014 - Endult pltre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile administrative) - Vestiaire pers, H - vrac
= Plafond
* Peinture non séparable + META (R) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AUG
d'analyse : 2 (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantillon ITGA : 1T142403-3869
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO15 - Joint de vitrage - RDC (alle Description ITGA : Matériau beige en vrac
administrative) - Vestialre pers, H - -
Menuiserie intérieure
* Matériau beige en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Nombre de peéparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports )
d'analyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantiflon ITGA : 1T142403-3870
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client ; P016 - Joint de compribande (au Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau
pourtour de la menuiserie) - RDC (aile gris en vrac
administrative) - Bureau 6 -
Menuiserie extérieure n°2
' Matériau bitumineux noir non META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Matériau gris en Nombre de peéparations : 1 Analyste : 1SD
Vrac non séparab[e Nombre de supports )
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment [Orme RéEf échantilion ITGA : 1T142403-3871
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P017 - Joint de vitrage - RDC (alle Description ITGA Matériau rose en vrac avec poussiéres
administrative) - Bureau 6 - -
Menuiserie extérieure n°1
' Matériau rose en vrac avec META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports (4)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3872
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P018 - Colle ciment de carrelage Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogene
mosaique - RDC (aile Nord) - Tisanerie -
- Sol
' Colle grise non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Matériau gris hétérogéne non Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
séparable Nombre de suppocts {5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bétiment IOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3873
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P019 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche
(olle Nord) = Tisanerle - - Plinthe plitreuse blanche / Matériau gris
Carrelage Non analysé
* Colle beige non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Couche platreuse blanche Nomibre de préparations : 1 distinguées par M, (3)
non séparable + Matériau gris Nombre de supports Analyste : AXN
non séparable | danalyse 2 )
Réf dosster cllent : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3874
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : PO20 - Colle de falence carrelage - RDC Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau
(alle Nord) - Tisanerie - - Murs gris en faible quantité / Joint
cassant blanc en faible quantité
Carrelage Non analysé
' Colle beige non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Matériau gris en faible Nombre de préparations : 1 distinguées par M, (3)
quantité non séparable + Nombre de supports Analyste ; AXN
Joint cassant blanc en faible danalyse : 2 (5)
quantité non séparable
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3875
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantifion client = PO21 - Colle grise de falence carrelage - Description ITGA : Colle beige en vrac / Matériau gris
RDC (aile Nord) - Tisanerie - - Plan de hétérogéne
travai n°1
* Colle beige en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
séparable + Matériau gris Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
hétérogéne non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 “4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantifion ITGA : 1T142403-3876
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P022 - Revétement bitumineux sous Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac
évier - ROC (alle Nord) - Tisanerie - -
Plan de travall n®2
' Matériau bitumineux noir en META (B) le 12/03/2024 Présence de fibres d'amiante /
vrac Nombre de préparations : 1 Cheysotile Analyste : MWM
Nombre de supports 4
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3877
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P023 - Patin pour fixation des parois en Description ITGA ; Matériau beige
verre - RDC (aile Nord) - Tisanerie - -
Hotte
' Matériau beige META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de suppocts
d'analyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3878
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P024 - Colle ciment de carrelage Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac
mosaique - ROC (alle Nord) - Linge sale -
- Sol
Carrelage oo Non analysé
* Colle grise en vrac META (R) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2)/ -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports )
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3879
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P02S - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Colle grise en vrac
(alle Nord) - Linge sale - - Plinthe
* Colle grise en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports (4)
d'analyse : 2 !
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA @ 1T142403-3880
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P26 - Enduit pltre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(alle Nord) - Unge sale - - Murs vrac
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
non séparable Nombre de suppocts 0
d'analyse : 2
Réf dossier client ; EPSM DE LA SARTHE + Bétiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3881
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P027 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile Nord) - Linge sale - - Murs vrac
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 | (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme REf échantifion ITGA : 1T142403-3882
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P28 - Enduit platre + peinture - RDC Description ITGA © Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile Nord) - Linge sale - - Plafond vrac
* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : 1SD
non séparable Nombre de supports @)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(alle Nord) - Couloir 2 - - Murs

' Peintures multiples en faible META (A) le 12/03/2024

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
RéF dassier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3883
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P029 - Dalle de faux plafond - RDC (alle Description ITGA ; Peinture / Couche fibreuse blanche /
Nord) - Chambre 4 - - Plafond Matériau fibreux jaune
' Peinture non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Couche fibreuse blanche non 12/03/2024 distinguées par M. (3)
séparable + Matériau fibreux Nombre de préparations : 3 Analyste : AXN
jaune Nombre de supports (5
d'analyse : 4
RéF dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantifion ITGA : 1T142403-3884
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion cllent : P030 - Joint mastic de vitrage - RDC Description ITGA : Matériau souple gris
(aile Nord) - Chambrre 4 - - Menuiserie
extérieure n°1
' Matériau souple gris META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AKV
Nombre de supports
d'analyse : 2 |
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantiion ITGA : 1T142403-3885
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : PO31 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité

en vrac / Enduit platreux blanc en vrac
Amiante non détecté (2) / -

quantité en vrac non Nomibre de préparations : 1 Analyste : ISD
séparable + Enduit platreux Nombre de supports 4)
blanc en vrac non séparable d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantition ITGA : 1T142403-3886
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P032 - Enduit pltre + peinture - RDC Description ITGA : Peintures multiples / Enduit platreux
(aile Nord) - Chambre 2 - - Murs Blanc anirac v
' Peintures multiples non META (R) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
séparable + Enduit platreux Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
blanc en vrac non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 (4)
Réf dossier cllent : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme REf échantilion ITGA : 1T142403-3887
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P033 - Endult de lissage + bande calicot Description ITGA : Peinture / Tolle fibreuse blanche /
Hipiokind = RIC (e Mord) = Otk 2 = Enduit plétreux blanc / Matériau
A platreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 distinguées par M, (3)
séparable + Enduit platreux Nombre de supports Analyste : AXN
blanc non séparable + danalyse : 2 (5)
Matériau platreux blanc avec
couche cartonnée non
séparable

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell

laboratoire.

sans 'approb du

Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3888
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P034 - Endult plitre + peinture - RDC Description ITGA © Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile Nord) - Chambre 2 - - Plafond vrac
' Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 (4)
REf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3889
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P035 - Colle dment de carrelage Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau beige
mosakue - RDC (alle Nord) - Sanitaires hétémgéne
1- -Soln°1
* Colle grise en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
séparable + Matériau beige Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
hétérogéne non séparable Nombre de supports (4)
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantiflon ITGA : 1T142403-3890
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P036 - Colle de carrelage (dans douche) Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage /
';?C("bm'ml' <Sol Colle grise / Matériau gris
n
hétérogéne
* Joint cassant gris + Colle grise META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
non séparable + Matériau gris Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
hétérogéne non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Carrelage Non analysé
Réf dossier client ; EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3891
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P037 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau beige
(alle Nord) - Sanitaires 1 - - Plinthe
* Colle grise en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Matériau beige Nombre de peéparations : 1 Analyste : AUG
non séparabte Nombre de supports 4
d'analyse : 2
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme REf échantilion ITGA : 1T142403-3892
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion cllent = P038 - Colle de falence carrelage - RDC Description ITGA Colle beige en vrac
(alle Nord) - Sanitaires 1 - - Murs
* Colle beige en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports (4)
danalyse : 2
RéF dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3893
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P39 - Colle de falence haute carrelage Description ITGA : Colle beige
- ROC (aile Nord) - Sonitaires 1 - - Murs
* Colle beige META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantition ITGA : 1T142403-3894
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P040 - Laine de verre + pare vapeur Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune
(dans plénum) - RDC (aile Noed) -
Sanitaires 1 - - Plafond
' Papier bitumé META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AKV
Nombre de suppocts
d'analyse : 2
' Matériau fibreux jaune MOLP le 08/03/2024 Amlante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 2 Analyste : MHE
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dosster client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment ['Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3895
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO41 - Peinture sous baignoire - RDC Description ITGA : Peinture en vrac
(alle Nord) - Sanitaires 1 - - Baignoire } ;
* Peinture en vrac META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de peéparations : 1 Analyste : 1SD
Nombre de supports 4)
d'analyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3896
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P042 - Joint de compribande (au Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
pourtour de la menuiserie) - RDC (aile pousiéres
Nord) - Couloir 1 - - Menuiserie
extérieure n°2
' Matériau bitumineux noir avec META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
poussiéres Nombre de préparations ; 1 Analyste : MWM
Nombre de supports
d'analyse : 2 !
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3897
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P043 - Joint de vitrage - RDC (afe Nord) Description ITGA : Peinture en faible quantité /
;'E:doil- - Menuiserie extérieure Matériau beige en vrac
» Peinture en faible quantité META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
non séparable + Matériau Nombre de peéparations : 1 Analyste : AXN
beige en vrac non séparable Nombre de supports (4)
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA | 1T142403-3898
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P44 - Joint de dilatation - RDC (aile Description ITGA : Mousse bleue / Matériau beige
Nord) - Couloir 1 - - Dilatation
* Mousse bleue + Matériau META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
beige non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : AKV
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

* Peinture non séparable + META (A) le 12/03/2024

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3899
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P04S - Joint de vitrage - RDC (afle Nord) Description ITGA ; Matériau beige en vrac
2 1- - Menuiserie intéss
' Matériau beige en vrac META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports @
d'analyse : 2
Réf dossier ciient : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantifion TTGA : 1T142403-3900
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P46 - Enduit plitre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac /
(aile Sud) - Bureau 10 - - Murs Enduit platreux blanc en vrac
* Peinture en faible quantité META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
en vrac non séparable + Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de supports Analyste : AXN
non !5'2?.’”'9 d'analyse : 2 4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment ['Orme Réf échantilion ITGA 1T142403-3901
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : PO47 - Endult platre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
(aile Sud) - Bureau 10 - - Murs vrac

Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables

Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
non séparable Nombre de supports Analyste : AUG
d'analyse : 2 [C)]
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantillon ITGA : 1T142403-3902
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO48 - Enduit de lissage + bande calicot Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit
Fpaiire - RDCH (NS i) Coutolc-4-» plétreux blanc / Papier / Matériau
- Murs
platreux blanc
Peinture en faible quantité Quantité insuffisante pour analyse
* Enduit platreux blanc non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
séparable + Papier non Nombre de préparations : 1 Analyste : 1SD
séparable + Matériau platreux Nombre de supports (%)
blanc non séparable danalyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantiion ITGA : 1T142403-3903
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P049 - Enduit pltre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit
(aile Sud) - Bureau 10 - - Plafond platreux blanc en vrac
' Peinture en faible quantité META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres Inhalables
non séparable + Enduit Nomibre de peéparations : 1 distinguées par M, (3)
platreux blanc en vrac Nombre de supports Analyste : AUG
d'analyse : 2 (4)
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3904
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P0S0 - Joint de vitrage - RDC (alle Sud) Description ITGA ; Matériau beige en vrac avec
- Bureau 10 - - Menuiserie extérieure poussiéres
n°1
' Matériau beige en vrac avec META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports ()
d'analyse : 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneuwr en fibre d'amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection. Pour étre optiquement obsarvable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (pm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont fa largeur &<t inférieure 3 3 pm) ont été détectées. Ces fitres ont pu étre différencides de fibres d'amiante via
les critéres d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, ka limite de détection est garantie uniquement sur 1 prise d'essal et non par couche,

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur b prise d'essal, La limite de détection est garantie sur chaque couche si
1a prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analysa,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avalent pas été distinguées par le client. Si les couches étalent
susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse,

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables & Faeil nu par le client, ont été analysées,

Validé par :  Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantilions sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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S.3125009.0
Parc d'affaires Espace Performances Bat K i iy cofrac
Accréditation n® 1-5970 o\ S

35760 SAINT-GREGOIRE B 59 A 50 .

Tel : 02.99.35.41.41 ilac-MrA

www.itga.fr Portée disponible % 3
sur www, cofrac.fr ESSAIS

Made in France
L'accréditation du COFRAC atteste de ka compétence des laboratoires pour les seuls essails couverts par Facoréditation qui sont identifiés par le symbole - »

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne conceme que les échantifons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont &té regus au laboratoire,

Le labx ire n'est pas resp tle des donndes fournies par fe client qul sont simplement retranscrites et identifides comme telles.
Clent :  APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Réf. Commande ITGA : IT1424-3414
6 Rue de la Closerie
91090 Lisses Réf, Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748

Prélevement(s) :  Recu au laboratoire le : 05/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de fagon 3 étre représentative de I'échantilion conformément a Farrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai @
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traement chimique et mécanique au chloroforme

ou

Technique(s) - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (quide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement obsarvables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties perti & 1a norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amlante est garantie sl la teneur est supérieure ou égale a 0,1 9% en masse,
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier cllent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3905
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO51 - Joint de compribande (au Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac
pourtour de la menuiserie) - RDC (alle
Sud) - Bureau 10 - - Menuiserie
extérieure n°2
' Matériau bitumineux noir en META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
vrac Nombre de préparations : 3 Analyste : FAF
Nombre de supports 4)
d'analyse : 6
Réf dosser client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion TTGA : 1T142403-3906
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P52 - Colle ciment de carrelage Description ITGA : Colle grise en faible quantité en vrac /
“““s:"'m"“'s“")‘m:‘ Matériau gris en faible quantité
en vrac hétérogéne
* Colle grise en faible quantité META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
en vrac non séparable + Nombre de préparations : 1 distinguées par M, (3)
Matériau gris en faible Nombre de supports Analyste : AN
quantité en vrac hétérogéne d'analyse : 2 “
non sépara

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3907
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : PO53 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA ; Carrelage / Colle beige
(aile Sud) - Sanitaires 3 - - Plinthe
Carrelage Non analysé
* Colle beige META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Nomibre de préparations : 1 Analyste : AN
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme REf échantilion TTGA 1T142403-3908
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : PO54 - Enduit platre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
(aile Sud) - Sanitaires 3 - - Murs blanc en vrac
* Peinture en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
séparable + Enduit platreux Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
blanc en vrac non séparable Nombre de supports Analyste : AUG
d'analyse : 2 4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : IT142403-3909
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POSS - Colle de faence carrelage - RDC Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau gris
O ) e ) S Mk v _en vrac hétérogéne
* Colle grise en vrac non META (A) le 13/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
séparable + Matériau gris en Nombre de peéparations : 2 Analyste : YRC
vrac hétérogéne non Nombre de supports @
séparable danalyse : 4
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantiion ITGA : 1T142403-3910
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P56 - Enduit plitre + peinture - RDC Description ITGA : Enduit platreux blanc en vrac
(aile Sud) - Sanitaires 3 - - Plafond
* Enduit platreux blanc en vrac META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ - Autres fibres inhalables
Nombre de peéparations : 1 distinguées par M. (3)
Nombre de supports Analyste : AXN
donalyse : 2 ()
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3911
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO57 - Dalle de faux plafond (posé au Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche /
sol) - RDC (aife Sud) - Salle d'activité 6 - Matériau fibreux jaune
- Plafond
* Peinture non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Couche fibreuse blanche non 12/03/2024 distingudes par M, (3)
séparable + Matériau fibreux Nombre de préparations : 3 Analyste : AXN
jaune Nombre de supports (5)
d'analyse : 4
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3912
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P0SS - Dalle de faux plafond - RDC (alle Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
Sud) - Salle & manger - - Plafond
* Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (2)/ - Autres fibres inhalables
Matériau fibreux beige 12/03/2024 distinguées par M. (3)
Nombre de préparations : 3 Analyste : AXN
Nombre de supports ()
d'analyse : 4
Ré&f dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bétiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3913
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : POS9 - Colle de fajence carrelage - RDC Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures
(olle Sy = Office === s multiples / Couche platreuse
blanche
Carrelage Non analysé
* Colle beige non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Peintures multiples non Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
séparable + Couche platreuse Nombre de supports Analyste : AXN
blanche non séparable danalyse : 2 (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : IT142403-3914
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : POGO - Enduit plétre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
(aile Ouest) - Sale d'activité 3 - - Murs blanc en vrac
* Peinture en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détects @)/ - Autres fibres inhalables
séparable + Enduit platreux Nombre de peéparations : 1 distinguées par M, (3)
blanc en vrac non séparable Nombre de supports. Analyste : AUG
d'analyse : 2 (4)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3915
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO61 - Endult pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
(alle Ouest) - Salle d'activité 3 - - Murs blanc en vrac
' Peinture en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
blanc en vrac non séparable Nombre de supports (O]
d'analyse : 2
REf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : IT142403-3916
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P62 - Enduit pidtre + peinture - RDC Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
(8lle Oiest) = Salle (activki 3 =-ic blanc en vrac / Matériau rouge en
Plafond
vrac
* Peinture en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
blanc en vrac non séparable Nombre de supports Analyste © AXN
+ Matériau rouge en vrac non danalyse : 2 )
séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3917
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P63 - Joint de vitrage - RDC (alle Description ITGA : Peinture en faible quantité en
M)-Salod‘amvnﬂ- - Menuiserie vrac / Matériau beige en vrac
extérieure n°1
' Peinture en faible quantité META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
en vrac non séparable + Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
Matériau beige en vrac non Nombre de suppoets Analyste : AXN
séparable d'analyse : 2 “)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantillon ITGA : 1T142403-3918
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POGA4 - Joint de compribande (au Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
pourtour de la menuiserie) - RDC (aile poussiéres
Ouest) - Salie dactivité 3 - - Menuiserie
extérieure n°2
' Matériau bitumineux noir avec META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
poussiéres Nombre de préparations : 2 Analyste : FAF
Nombre de supports
d'analyse : 4 |
Réf dossier client ; EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3919
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POGS - Colle ciment de carrelage Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau gris
mosaique - RDC (aile Ouest) - Sanitaires envrachététooéne
2- -Sol
* Colle grise en vrac non META (A) le 12/03/2024 Amlante non détecté (2) / -
séparable + Matériau gris en Nombre de préparations : 2 Analyste : KOB
vrac hétérogéne non Nombre de supports 4)
séparable danalyse : 4
Réf dossier cllent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3920
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : POG6 - Colle de plinthe carrelage - RDC Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible
(dile Ouest) - Sanitaires 2 - - Plinthe qu.mwm
* Colle beige non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Matériau gris en faible Nombre de préparations : 1 Analyste : ISD
quantité hétérogéne non Nombre de supports (5
séparable S s ,
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantition ITGA : 1T142403-3921
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P67 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
(alle Ouest) - Sanitaires 2 - - Murs platreux blanc en vrac
' Peintures multiples en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
non séparable + Enduit Nombre de peéparations : 1 Analyste : ISD
platreux blanc en vrac non Nombre de supports )
§éﬂgfab’€ d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3922
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POGS - Colle de falence carrelage - RDC Description ITGA ; Carrelage / Colle grise / Couche
(aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Murs platreuse blanche en faible
quantité
Carrelage Non anatysé
* Colle grise non séparable + META (A) le 12/03/2024 Présence de fibres d'amlante /
Couche platreuse blanche en Nombre de préparations : 3 Chrysotile Analyste ; KO8
faible quantité non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 6
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA 1T142403-3923
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion cllent : P06 - Enduit pldtre + peinture - RDC Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
(alle Ouest) - Sanitaires 2 - - Plafond platreux blanc en vrac
' Peintures multiples en vrac META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
platreux blanc en vrac non Nombre de supports Analyste ; AUG
séparable | d'analyse : 2 4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3924
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO70 - Colle de faience carrelage - RDC Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Toile
Kol OUOX) e IRCHME i s fibreuse blanche / Peintures
multiples / Couche platreuse
blanche en faible quantité
Carrelage Non analysé
* Colle beige non séparable + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Toile fibreuse blanche non Nombre da préparations : 1 Analyste : 1SD
séparable + Peintures Nombre de supports (5)
multiples non séparable + danalyse : 2
Couche platreuse blanche en
faible quantité non séparable
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantition ITGA : 1T142403-3925
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO71 - Joint de dilatation - RDC (alle Description ITGA © Matériau fibreux marron
Ouest) - Couloir 7 - - Difatation
' Matériau fibreux marron MOLP + META (A) le Amiante non détecté (2) / -
12/03/2024 Analyste : AXN
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3926
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P072 - Dalle de sol dure grise + colle Description ITGA ; Dalle dure cassante grise / Colle
nokre + ragréage - RDC (dlle bitumineuse noire
administrative) - Salle d'activité 2 - -
Sol
' Dalle dure cassante grise META (B) le 12/03/2024 Présence de fitres d'amiante /
Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AKV
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle bitumineuse noire MOLP le 08/03/2024 Présence de fibres d'amiante /
Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : MHE
Nombre de supports
donalyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3927
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO73 - Linoléum + colle - RDC (aile Description ITGA : Revétement souple beige / Colle
administrative) - Couloir 3 - - Sol n°1 polymeére jaune
' Revétement souple beige + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Colle polymére jaune non Nombre de préparations : 1 Analyste ; KOB
séparable Nombre de supports (5
d'analyse : 2 |
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion TTGA : 1T142403-3928
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion cllent : PO74 - Moguette + colle - RDC (aile Description ITGA : Moquette grise / Colle polymére jaune
administrative) - Bureau 4 - - Sol n°1
' Moquette grise non séparable META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
+ Colle polymére jaune non Nombre de peéparations : 1 Anaiyste : ISD
séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dassier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme REf échantilion ITGA : 1T142403-3929
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO75 - Linoléum + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
zcnﬁalinmmmr&ms- - mmlwm
* Revétement souple gris META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3930
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P076 - Linoléum avec sous couche Description ITGA ; Revétement souple gris avec couche
?::“*‘”'"‘"‘";"”’s’;)';':‘x fibreuse / Colle polymére jaune en
] faible quantité / Ragréage gris en
faible quantité
' Revétement souple gris avec META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
couche fibreuse Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de suppocts
d'analyse : 2
* Colle polymeére jaune en faible META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres Inhalables
quantité non séparable + Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
Ragréage gris en faible Nombre de supports Analyste : AXN
quantité non séparable d'analyse : 2 (5)
Réf dassier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme REf échantilion ITGA : 1T142403-3931
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO77 - Linoléum + colle + ragréage - Description ITGA : Revéte‘mntsouwemm
RDC (alle Nord) - Chambre 2 - - Sol couche en mousse / Colle polymére
jaune / Ragréage rose
' Revétement souple orange META (A) le 11/03/2024 Amlante non détecté (2) / -
avec couche en mousse Nomibre de préparations : 1 Analyste : 1SD
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 11/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : ISD
non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3932
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO78 - Linoléum + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Sol polymére jaune / Ragréage rose /
_ ~ Matériau gris hétérogéne
* Revétement souple gris META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre da peéparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
non séparable + Matériau gris Nombre de supports (s)
hétérogéne non séparable | d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment Orme Réf échantition ITGA ; 1T142403-3933
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO79 - Linoléum + colle - RDC (aile Sud) Description ITGA : Revétement souple bleu / Colle
= Chambre 9 - - Sol n°1 polymére jaune
' Revétement souple bleu META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de peéparations : 1 Analyste : AN
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune META (B) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : M\WWM
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3934
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : POBO - Linoléum avec sous couche Description ITGA : Revétement souple gris avec couche
fibreuse + colle (dans placard) - RDC fibreuse
(alle Sud) - Couloir 4 - - Sol n®1
' Revétement souple gris avec META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
couche fibreuse Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de suppocts
d'analyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3935
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO81 - Dalle de sol dure jaune/beige + Description ITGA : Dalle dure cassante jaune / Colle
colle noire + ragréage - RDC (alle bitumineuse noire / Ragréage gris
QOuest) - Couloir 6- - Sol n°1 / Rag 9
* Dalle dure cassante jaune META (B) le 12/03/2024 Présence de fibres d'amiante |
Nombre de peéparations : 1 Cheysotile Analyste : ISD
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle bitumineuse noire + MOLP le 08/03/2024 Présence de fitves d'amiante /
Ragréage gris non séparable Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : MHE
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client ; EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3936
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POB2 - Linoléum avec sous couche Description ITGA : Revétement souple gris avec couche
PECRRN S o8 (O P s fibreuse / Colle polymére jaune /
(alle Ouest) - Couloir 6 - - Sol n*2
_ Ragréage gris
' Revétement souple gris avec META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
couche fibreuse Nombre de peéparations : 1 Analyste : AUG
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymeére jaune non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : AUG
non séparable Nombre de supports ()
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion TTGA : 1T142403-3937
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : POS3 - Linoléum + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement souple vert / Colle
BDC (olle Oviest) = Chambxe 62550 polymére jaune / Ragréage rose
* Revétement souple vert META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
non séparable Nombre de supports )
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3938
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P084 - Joint de jonction de panneaux - Description ITGA : Matériau gris hétérogéne avec
Extérieur - Facades et toiture - - Murs IJOIISSI'!YS
panneaux de facades n°1
' Matériau grishéeérogéne META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
avec poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de suppocts
d'analyse : 2
Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bétiment IOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3939
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POBS - Joint de jonction de panneaux - Description ITGA : Peinture avec poussiéres / Matériau
Extérieur - Fagades et toiture - - Murs gris
panneaux de facades n°2
' Peinture avec poussiéres non META (A) le 12/03/2024 Présence de fibres d'amiante /
séparable + Matériau gris non Nombre de pedparations : 1 Cheysotile Analyste | KO8
séparable Nombre de supports (5
d'analyse : 2
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment ['Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3940
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POB5 - Joint de jonction de panneaux - Description ITGA : Mnmmvm/mgnsen
Extérieur - Facades et toiture - - Murs vrac
panneaux de fagades n°3

' Peinture en vrac non META (A) le 12/03/2024 Présence de fitves d'amiante / Autres fibres inhalables

séparable + Matériau gris en Nombre de préparations : 1 Chrysotile distinguées par M. (3)
vrac non séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 4
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment 'Orme Réf échantiion ITGA : 1T142403-3941
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : PO87 - Joint de jonction de panneaus - Description ITGA : Matériau gris hétérogéne avec
Extérieur - Fagades et tolture - - Murs poussiéres
panneaux de facades n°4
' Matériau gris hétérogéne META (A) le 13/03/2024 Amiante non détecté (2) / -
avec poussiéres Nombre de préparations : 2 Analyste : YRC
Nombre de supports
d'analyse : 4
RéF dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3942
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POSS - Joint de jonction de panneaux - Description TTGA : Peintures multiples avec poussiéres /
Extérieur - Fagades et tolture - - Murs Matériau gris
panneaux de facades n°S
' Peintures multiples avec META (A) le 12/03/2024 Présence de fitres d'amiante /
poussiéres non séparable + Nombee de peéparations : 1 Chrysotile Analyste : KOB
Matériau gris non séparable Nombre de supports O]
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3943
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P089 - Joint de jonction de panneaux - Description ITGA ; Peintures multiples avec
Extérieur - Fagades et toiture - - Murs pouuiiml Matériau gris
panneaux de facades n°6 / 9
' Peintures multiples avec META (A) le 12/03/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres non séparable + Nombre de préparations : 1 Chrysatile Analyste ; KOB
Matériau gris non séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
REf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment IOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3944
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : POS0 - Ardoise - Extérieur - Fagades et Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau
toiture - - Toiture n°1 marron
' Matériau compact gris + META (&) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
Matériau marron non Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
séparable Nombre de supports Analyste : AXN
d'analyse : 2 {5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantifion ITGA : 1T142403-3945
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P091 - Ardoise - Extérieur - Facades et Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau
toiture - - Tolture n°2 marron
' Matériau compact gris + META (A) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
Matériau marron non Nombre de peéparations : 1 Analyste : AXN
séparable Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantition TTGA : 1T142403-3946
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P092 - Laine de verre + pare vapeur - Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune
R+1 - Combles - - Sol n°1
' Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) le Amiante non détecté (2) / -
+ Matériau fibreux jaune non 12/03/2024 Analyste : MWM
séparable Nombre de peéparations : (5)
Nombre de supports
danalyse : 4
R dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3947
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P93 - Laine de verre + pare vapeur - Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune
R+1 - Combles - - Sol n°2
* Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) le Amiante non détecté (2)/ -
+ Matériau fibreux jaune non 12/03/2024 Analyste : MWM
séparable Nombre de préparations : (5)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3948
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P94 - Conduit (posé au sol avec débris) Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres
= R+1 - Combles - - Sol n*3 visibles
' Matériau compact gris avec MOLP le 08/03/2024 Présence de fibres d'amiante /
fibres visibles Nombre de préparations : Chrysatile - Crocidofite Analyste : MHE
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résuitat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R dassler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3949
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P0SS - Tissu de jonction de condult - Description ITGA ; Toile fibreuse beige avec poussiéres
R+1 - Combles - - Conduit de hotte
' Toile fibreuse beige avec META (R) le 12/03/2024 Amiante non détecté (2)/ -
poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : AXN
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier ciient : EPSM DE LA SARTHE + Batiment I'Orme Réf échantifion TTGA : 1T142403-3950
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P09 - Calorifugeage laine + tolle Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche
sivmiohien < -4 </ Vido Sonikoke -5 daluminium / Matériau fibreux marron
Conduit de fluide n®1
* Toile fibreuse blanche avec MOLP 4 META (A) le Amiante non détecté (2) / -
couche d'aluminium non 12/03/2024 Analyste ; KOB
séparable + Matériau fibreux Nomibre de peéparations : 3 (s)
marron Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3951
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantillon client : P097 - Calorifugeage laine + tolle Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau
bitumineuse - R-1 - Vide sanitaire - - fibreux marron
Conduit de fiuide n°2
* Couche bitumineuse noire MOLP + META (B) le Amiante non détecté (2) / -
12/03/2024 Analyste : MWM
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4
' Matériau fibreux marron MOLP le 08/03/2024 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 2 Analyste : MHE
Nombre de supports
d'analyse : 2
RéF dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantiion ITGA : 1T142403-3952
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P098 - Dalle en laine + aluminium - R-1 - Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche
Vide sankaire == Plaforsd d'aluminium / Matériau fibreux jaune
' Toile fibreuse blanche avec MOLP + META (A) le Amlante non détecté (2)/ -
couche d'aluminium non 12/03/2024 Analyste : KO8
séparable + Matériau fibreux Nombre de peéparations : 3 (5)
jaune Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme REf échantifion ITGA : 1T142403-3953
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client ; P0% - Conduilt ciment - R-1 - Vide Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres
sanlaire - - Conduit EU visibles
' Matériau compact gris avec MOLP le 08/03/2024 Présence de fitres d'amiante /
fibres visibles Nombre de préparations : 2 Cheysatile - Crocidolite Analyste : MHE
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossler client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3954
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P100 - Calorifugeage laine + tolle Description ITGA © Toile fibreuse blanche avec couche
aluminkn - R-1 - Vide sanitaice - - d'aluminium / Matériau fibreux jaune
Conduit de fluide n°3
' Toile fibreuse blanche avec MOLP + META (A) le Amiante non détecté (2) / - Autres fibres inhalables
couche d'aluminium non 12/03/2024 distinguées par M. (3)
séparable + Matériau fibreux Nombre de peéparations : 3 Analyste : AXN
jaune Nombre de supports {5)
d'analyse : 4

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de 'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquament observable inférieure a la
fimite de détection. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (pm).

(2) Aucune fibre d'amiante r'a été détectée, 'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 fa limite de détection,

{3) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via
les critéres didentification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifides comme telles, la Bmite de détection est garantie uniquement sur |a prise d'essai ¢t non par couche,

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur 1a prise d'essal, La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans ka description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avalent pas é1¢ distinguées par le client. Si les couches étalent
susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse,

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) specifique(s), seules les couches non distinguables a Feell nu par le client, ont été analysées,

Validé par :  Audrey LUTHRINGER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approb du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantilions sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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S.3125010.0
Parc d‘affaires Espace Performances Bat K :
Accréditation n® 1-5970 o
35760 SAINT-GREGOIRE - e ;‘\\ =P )
Tel : 02.99.35.41.41 M
www.itga.fr Portée disponible s
sur www.cofrac.fr
Made in France
L'accréditation du COFRAC atteste de ka compétence des laboratoires pour les seuls essails couverts par Facoréditation qui sont identifiés par le symbole - »

o, cofrac

ESSAIS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-3415 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne conceme que les échantifons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont &té regus au laboratoire,

Le labx ire n'est pas resp tle des donndes fournies par fe client qul sont simplement retranscrites et identifides comme telles.
Clent :  APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Réf. Commande ITGA : 1T1424-3415
6 Rue de la Closerie
91090 Lisses Réf, Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748

Prélevement(s) :  Recu au laboratoire le : 05/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de fagon 3 étre représentative de I'échantilion conformément a Farrété du ler octobre 2019 :
R - Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai @
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (quide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement obsarvables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse,
- Miroscopie Electronique & Transmission Analytique (parties perti de 1a noeme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amlante est garantie sl la teneur est supérieure ou égale a 0,1 9% en masse,
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'améante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier cllent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment 'Orme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3955
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P101 - Calorifugeage laine + tolle Description ITGA : Toile blanche bitumée / Matériau
bitumineuse - R-1 - Vide sanitaire - - fibreux
Condut de fluide n°4 Jaune
' Toile blanche bitumée + MOLP + META (B) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux jaune non 12/03/2024 Analyste : AKV
séparable Nombre de préparations : 3 (2
Nombre de supports
d'analyse : 4 |
Réf dosser client : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion TTGA : 1T142403-3956
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES
Réf échantilion client : P102 - Dalle en laine + aluminium - R-1 - Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche
Vide sankaire - - Plafond d'aluminium / Matériau fibreux jaune
* Toile fibreuse blanche avec MOLP + META () le Amiante non détecté (1) / -
couche d'aluminium non 12/03/2024 Analyste : AUG
séparable + Matériau fibreux Nombre de peéparations : 3 (2)
jaune Nombre de supports
d'analyse : 4

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-3415 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique anatytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

R dassler client EPSM DE LA SARTHE + Bitiment I'Orme Réf échantilion ITGA ; 1T142403-3957
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES

Réf échantillon client : P103 - Joint de bride - R-1 - Vide Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux gris
sankaire - - Réseau sous station

' Peinture non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux gris 12/03/2024 Analyste : ISD
Nombre de préparations : 3 )
Nombre de suppocts
d'analyse : 4

Réf dossier client EPSM DE LA SARTHE + Bétiment IOrme Réf échantilion ITGA : 1T142403-3958
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 -
ALLONNES

Réf échantilion client : P104 - Conduit ciment - R-1 - Vide Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles
sanitaire - - Conduilt de ventilation n®1

* Fibrociment gris avec fibres MOLP le 08/03/2024 Présence de fitves d'amiante /
visibles Nombre de peéparations : 1 Chrysotile Analyste : MHE
Nombre de supports
d'analyse : 1

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une tenewr en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et Identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essal, La limite de détection est garantie sur chaque couche si

la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantilions sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1

@Armstrong

Ivry sur Seine, le 16 Fév 2016

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits
Armstrong sont fabriqués selon le procédé WET
FELT (chaine humide) et sont composés de laine de
roche (a faible biopersistance suivant la Directive
67/548 CE), d’argile, de perlite, d’'amidon et de
cellulose.

lls ne contiennent pas et n'ont jamais contenu
d’amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu a votre attente, veuillez
agréer, Monsieur, I'expression de nos sentiments
dévoués.

Miguel CONTINI
Business Support Manager Southern Europe

A

(¢

&
/

Armstrong Building Products SAS ’ . : : - - |n5piring Great Spaces ¥

www.armstrong.fr/plafonds

Commentaire :
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2645 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que :
Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 08 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 18/11/2019 - Date d'expiration : 17/11/2024

Termites Etat relatif 4 la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine
Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024
En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité a Saint-Grégoire, le 21/09/2022.

Anité du 21 novemire 2005 modife Sefnissant les critkres Ge CetBcation Ges COMpEtences et Dersonnes Dhysigues Opéniteurs des COMLN Ot MQue JerPONton Ju PIomDd des JRQNISIcs AU MaQue JIPANKICITON PIr je Domd O

famtestation de prive en compne ce la Tuenique otles = Aréta &y 6 vl 2007 mmod,

ou s confication - Anéte 9 3 julet Jos crotves de cartc pysques saksant [é0at de
Tinitataton fes Oitdres des Ou Amine ou 2 et ety Bagr o
of Jacoridtation des Orpaniimes de carification Ou Antd do 24 hoembre 2001 Sininant iy cobives Se cartification den Opieun e agnostc Sechniue of ey CopatAME Of foMEtion ef daccidRAton det Srpanames de

cofrac

certtcatan
I t Z ACCRECATATION
Naoan
sr rosTiy
CRTRCON ML
® C Institut de Certification O PERSONNES w6 A 55

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR 11 revi8
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pove Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Attestation d’assurance

A A A
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE

Votre contrat
Portefeuille : 0201050284

RESPONSABILITE CIVILE

% 0389 6164 64 ENTREPRISE
~ 0820202632 Vos références
Contrat

10800807204

ATTESTATION

AXA France |ARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de |la Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir 3 la suite de dommages causés dans le cadre de |'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

. Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
. Batiment et génie civil

- Essais, mesures et métrologie

. Laboratoires d’analyses (non médicales)

- Conseils

s Formation

. Certification, contrdle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A l'exclusion :
= des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du Code de la
construction et de I'habitation
* des travaux de dé iantage (enlé t de I'amiante friable et non friable)
= des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n' FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

Contrat N° 10800807204

Les garanties s’exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »

confondus

Sans pouvoir excéder pour : 5 000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d’assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance

non soumis @ Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada 5000 000 € par année d’assurance
sous-limités :

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d’assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d’assurance *

*1l est précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réfere.

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 sous réserve du réglement de la prime émise ou 3
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d"année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 10/01/2024
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n' FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport
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