COMMINGES TP o D
Z/ Description des structures de LA se?
voiries analysées

NUMERO DE L’ECHANTILLON
RN126/ PR 10+500

Date intervention : 09/07/2018

T
ype de stru,ctcure ou de Enrobés
matériau
Ville BANNIERES
Zone d’implantation 81N012600_PR_0010_0500 |
Couche N° 1 2 3
Epaisseur de couche 4 CM 7 CM 6 CM
(Carotte du bas)
Présence d’amiante Fibres d’amiante non détectées
Présence d’HAP Non détectés
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SYNLAB V/

DIR INTERDEF ROUTES SUD-CGUEST (Chantier Comminges TP) Page 2 sur4
SABOURAULT CHRISTELLE Rapport d'analyse
Projet DIRSO TOULOUSE Date de commande 11-07-2018
Référence du projet DIRSO TOULCGUSE Date de début 11-07-2018
Ré&f du rapport 12832295 - 1 Rapport du 01-08-2018
Code Matrice Réf. échantillon
001 Matériaux de type 21-PR 10+500-BANNIERES
enrobé
Analyse Unité Q 001
broyage - #
matiére seche % massique 969

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

acénaphténe malkg M5 Q <05
acénaphtyléne mg/kg MS  Q =05
anthraceéne malkg M5 Q <0.5
benzo(a)anthracéne malkg M5 Q <0.5
benzo(a)pyréne malkg MS  Q <05
benzo(b)fluoranthéne malkg M5 Q <05
benzo(k)fluoranthéne ma/kg MS  Q =05
chryséne malkg MS  Q <0.5
dibenzo(ah)anthracéne malkg M5 Q <0.5
phénanthréne malkg MS  Q <05
fluoranthéne malkg MS  Q <05
fluoréne ma/kg MS  Q =05
indéno(1,2,3-cd)pyréne malkg MS  Q <0.5
naphtaléne malkg M3 Q <0.5
pyréne malkg MS  Q <05
benzo(ghi)péryléne malkg MS  Q <05
Somme des HAP (16) - EPA  malkg MS <8.0

RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)
resultats d'amiante - Q Voir annexe
amiante détecté Q non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

. -
Paraphe :
/,"-.\\ SYNLAB Analyfics & Services BY. artaccreai¥ sous le n® LO2E per s RvA (Razd voor Accredifatie ) conformémentaus erifires oer |sborstolre s d'analy ve ISOMEC 17025 2005, Toutes not preatetions sontréallges
y wslon nos Conditons
A5
'“:ﬂf" Géreraks, eamghties s005 e aamé o KVK Rotle dam 24265265 a B Chlambe de Comme rce de Rofe dam . Pays-Bas.
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SABOURAULT CHRISTELLE Rapport d'analyse

Projet DIRSO TOULOUSE Date de commande 11-07-2018
Référence du projet DIRSO TOULOUSE Date de début 11-07-2018
Ré&f du rapport 12832285 - 1 Rapport du 01-08-2018
Analyse Matrice Référence normative

matiére séche
acénaphténe
acénaphtyléne
anthracene
benzo(a)anthracéne
benzo(a)pyréne
benzo(b)fluoranthéne
benzo(k)fluoranthéne
chryséne
dibenzo(ah)anthracéne
phénanthréne
fluaranthéne

fluoréne

indéno(1,2 3-cd)pyréne
naphtaléne

pyréne
benzo(ghijpéryléne
résultats d'amiante

amiante détecté

Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé

Matériaux de type enrobé

Méthode interne, equivalent a NEN-EN 15934
Conforme a NF EM 15527
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode
interne + NF X43-050 (META)

Idem

Code Code barres Date de réception Date prelevement Flaconnage
001 K1232447 11-07-2018 11-07-2018 ALC201 Date de prélévement théorique
Paraphe :
@ f:::':sfg;:—::i;:.s““ml BV. srtaccréai® sous le n® LO2E per s R\d\(ﬁ:ad WU'.&CBI’EGIHHG] conformémentaus criftdres des laboratoires d'aﬂdl]‘li ISOMIEC 17025 2005. Touts s nos pl’blhﬂﬂnl rontréallsden
SN
IRIEH Gérérmaks, eamegites sons ke aamé o KUK Rote dam 21265286 3 BChambe de Comme rce de Roflesdam, Pays-8as
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Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 Apendice2)
ou pré-traitement selon méthode interne + NF X 43-050 (META)

Echantillon 12832295-001
Laboratoire SYNLAE Analytics & Services B.V.
Location

99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIR INTERDEP ROUTES SUD-QUEST (Chantier Comminges TP)
Projet DIRSC TOQULOUSE
DIRSO TOULOUSE
Référence de I'échantillon 21-PR 10+500-BANNIERES
Date de début 11-07-2018
Nombre de préparations pour I'échantillon q

Résultats de l'analyse

Numeéro de 1

preparation(s)

Description de la matériau, dur,
preparation(s) bitumineux, noir
Amiante détecté non

Type(s) d'amiante pas d amiante détecté
Technique d'analyse META

Commentaires

Amiante détecté pour I'Echantillon non

Les résultais se référent au matériau regu

SYNLAB Analylics & Services B.V. esl accrédilé sous le n® L0283 par le Rva (Raad voor Accreditalie), conformeément aux criléres des
@_;_\\ laboratoires d'analyse ISOQ/IEC 17025:2005.
il
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