COMMINGES TP o
Z Description des structures de Clipee?
voiries analysées

NUMERO DE L’ECHANTILLON
RN126/ PR 11+000

Date intervention : 09/07/2018

T
ype de stru,ctcure ou de Enrobés
matériau
Ville BANNIERES
Zone d’implantation 81N012600_PR_0011 0000 |
Couche N° 1 2 3
Epaisseur de couche 4 CM 8 CM 7 CM
(Carotte du bas)
Présence d’amiante Fibres d’amiante non détectées
Présence d’HAP Non détectés
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SABOURAULT CHRISTELLE Rapport d'analyse
Projet DIRSO TOQULOUSE Date de commande 11-07-2018
Référence du projet DIRSO TOULOUSE Date de début 11-07-2018
Réf. du rapport 12832297 - 1 Rapport du 02-08-2018
Code Matrice Réf. échantillon
001 Matériaux de type 23-PR 11+000-BANNIERES
enrobe
Analyse Unité Q 001
broyage - #
matiére séche % massique 96.9

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

acénaphténe ma/kg MS  Q <0.5
acénaphtyléne mg/kg MS  Q <05
anthracéne mgkg MS <05
benzo(a)anthracéne mgkg MS <05
benzo(a)pyréne ma/kg MS  Q <0.5
benzo(b)fluoranthéne ma/kg MS  Q <05
benzo(k)fluoranthéne ma/kg MS  Q <05
chryséne mgkg MS <05
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS <05
phénanthréne ma/kg MS  Q <0.5
fluoranthéne mg/kg MS  Q <05
fluoréne mgkg MS <05
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS <05
naphtaléne mgkg MS <05
pyréne ma/kg MS  Q <0.5
benzo(ghi)péryléne mgkg MS  Q <05
Somme des HAP (16) - EFA mg/kg MS <80
RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)
résultats d'amiante - Q voir annexe
amiante détecté Q non
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe : .
//;:\\\ f::kﬁs{ﬂg::dﬂct;:.sbr“:el BV.srtaccréaits sous le n® LOZE par ls R\fﬂ(ﬁsaﬂ WU’&CBI’EGlHﬂG] conformémentaux criféres des laboratolre s d'aﬂdl]‘li ISOfIEC 17025 2005. Toutss nos pl’ilhﬂﬂﬂl rontréalldes
@% Gémal-i.en!glt!es 005 B amé o KVK Rote dam 24265286 a B Chambe de Comme i de Rofe ﬂa'l!.Fafi-ﬁEi.
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SABOURAULT CHRISTELLE Rapport d'analyse

Projet DIRSO TOULOQUSE Date de commande 11-07-2018
Référence du projet DIRSO TOULOUSE Date de début 11-07-2018
Réf. du rapport 12832297 - 1 Rapport du 02-08-2018
Analyse Matrice Référence normative

matiére séche
acénaphténe
acénaphtyléne
anthracéne
benzo(a)anthracéne
benzo(a)pyréne
benzo(b)fluoranthéne
benzo(k)fluoranthéne
chryséne
dibenzo(ah)anthracéne
phénanthréne
fluaranthéne

fluoréne
indéno(1,2,3-cd)pyréne
naphtaléne

pyréne
benzo(ghijpéryléne
résultats d'amiante

amiante détecté

Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé
Matériaux de type enrobé

Matériaux de type enrobé

Meéthode interne, equivalent a NEN-EM 15934
Conforme a NF EMN 15527
Idem

ldem

Idem

Idem

|Idem

Idem

Idem

Idem

|ldem

Idem

Idem

Idem

ldem

Idem

Idem

HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode
interne + NF X43-050 (META)

Idem

Code Code barres Date de réception Date preléevement Flaconnage
001 X1232449 11-07-2018 11-07-2018 ALC201 Date de prélévement théorique
Paraphe :
ﬂ SYNLAB D'\al_lﬂcl & Servicas BV, sotaccradiis sous le n® LO2E parls R\fﬂtﬁaid WU'.&CDI’EGIEHG] conformémentaus critéres des laboratolre s U'andl]‘lb ISOMIEC 17025 2005. Touts 1 nos pruhuom 1ontréallsdes
@ 1elon nos Condifont
IN
'”:q'[FH Géne@ks eamghtees so0s B samé o KVEK Rote dam 24265286 a B Chambe de Commerce de Rofesdam . Pays-8as.

A L1026



SY N L /\ B \ / Reportnumber 12832297 - 1 Page 4 sur 4

Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 Apendice2)
ou pré-traitement selon méthode interne + NF X 43-050 (META)

Echantillon 12832297-001
Laboratoire SYNLAB Analytics & Services B.V.
Location

99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIR INTERDEP ROUTES SUD-OQUEST (Chantier Comminges TP)
Projet DIRSO TOULOUSE
DIRSO TOULOUSE
Référence de I'échantillon 23-PR 11+000-BANNIERES
Date de début 11-07-2018
Nombre de préparations pour I'échantillon 1

Résultats de I'analyse

Numéro de 1

preparation(s)

Description de la matériau, dur,
preparation(s) bitumineux, noir
Amiante détecté non

Type(s) d'amiante pas d amiante détecté
Technique d'analyse META

Commentaires

Amiante détecté pour I'échantillon non

Les résultats se référent au matériau regu

\\ laboratoires d'analyse 1ISO/IEC 17025:2005.
fak

@ SYNLAB Analylics & Services B.V. est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des
|



