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Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante et des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) avant réalisation de travaux sur enrobés bitumineux et 

matériaux bitumineux  

Articles L.4511 et L.4531-1 du code du travail.  
Article R.4412-97 du code du travail -Arrêté du 1er octobre 2019  

Norme NF X46-020 - Norme NF X46-102  

1 INFORMATIONS GENERALES 

1.1 DESIGNATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 

Nature du l’immeuble non bâti : Bâtiment  

Zone / Lieu : Toiture Bâtiment   

Référence Cadastrale : Non communiqué  

 

Adresse : IGS 105 Bâtiments 218 

13115 SAINT-PAUL-LÈS-DURANCE CEDEX  

1.2  DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Nom :  CEA  

Adresse : Bâtiment  Centre de Cadarache   

 13115  SAINT-PAUL-LÈS-
DURANCE CEDEX  

Qualité :  

Nom : CEA  

Adresse : Bâtiment Centre de Cadarache  

 13115 SAINT-PAUL-LÈS-DURANCE 
CEDEX  

 

1.3 EXECUTION DE LA MISSION 
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Rapport N° : 2024-0708-0928-AMPBHAP-218-A535513347.1-002-1 

Date de commande : 23/07/2024 

Le repérage a été réalisé le : 15/07/2024 

Par : Monsieur Benjamin CHOULY 

 

Accompagnateur :  Mr. PERINI Sébastien 

 
Organisme d’assurance 

professionnelle :  

 
AXA FRANCE IARD  

Adresse assurance : 
313 Terrasse de l'ARCHE 
92727 NANTERRE CEDEX  

N° de contrat d’assurance : 10800807204  

Date de validité : 31/12/2024  
  

Laboratoire en charge des analyses : 
 

Laboratoire Adresse Numéro d’accréditation 

EUROFINS ANALYSES 
POUR LE BATIMENT 

SUD SAS 
75C Avenue de Pascalet 30310 VERGEZE N° 1- 5922 

 

 

2 VISA DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature  Etablissement du rapport : 
Fait à LA GARDE  le 29/07/2024 
Agence : AGENCE DE TOULON  

Nom du diagnostiqueur : Monsieur Benjamin CHOULY  

 

 

 

 

3 CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux bitumineux contenant 
des HAP. 

 

 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. 
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4 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
 

4.1  LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES 
 

N
° 

L
o

c
a
li

s
. 

Localisation Zone / Lieu Coordonnées GPS Matériau / Produit 

1 

 

 

Toitures 
Bâtiment 218 

 

 

Extérieur Toiture 
terrasse  

Non communiquées Matériaux bitumineux  

 

4.2 RESULTAT DES CONCENTRATIONS HAP 

 

Element Ref. PV HAP  HAP 

Extérieur Toiture terrasse N°6 : 
Surface plane 

24KE019588-001 <1 mg/kg Ms 

Extérieur Toiture terrasse N°7 : Relevé 
d’étanchéité 24KE019588-002 7.0 mg/kg Ms 

Extérieur Toiture terrasse N°1 : 
Surface plane 24KE019588-003 <1 mg/kg Ms 

Extérieur Toiture terrasse N°4 : 
Surface plane 24KE019588-004 6.7 mg/kg Ms 

Liste des recommandations sur les matériaux et produits contenant des HAP : 
 Recommandations HAP - APAVE 
 Seuil défini par l'arrêté du 12 décembre 2014: de 0 à 50 mg/kg réutilisation à chaud possible. 
  
Seuils définis par le CEREMA: 
  
- de 0 à 50 mg/kg: réutilisation à chaud possible 
- de 0 à 500 mg/kg: réutilisation à froid possible 
- de 500 à 1 000 mg/kg: stockage en installation de classe 2 
- > 1 000 mg/kg: stockage en installation de classe 1 
  
La concentration retenue est la somme des teneurs des 16 composés chimiques. 

 

5 INVESTIGATIONS NON REALISEES 

 

6 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
 

Date du repérage : 01/04/2022  
 

• Documents remis : Aucun 

• Moyens mis à disposition : Aucun  

 

Description des travaux envisagés : Réfection des toitures 1, 4, 5, 6 et 7 du bâtiment 218.  
 

7 RAPPORTS PRECEDENTS 

 

Sans objet  
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ANNEXE 1 – FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

PRELEVEMENT : Hap1 
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA A535513347.1 Extérieur Toiture terrasse N°6 : Surface plane  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHOULY Benjamin 15/07/2024 Matériaux bitumineux  

Résultat HAP 

Absence de hap < 1 mg/kg Ms 
 

 
 

 

 

 

PRELEVEMENT : Hap2 
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA A535513347.1 Extérieur Toiture terrasse N°7 : Relevé d’étanchéité  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHOULY Benjamin 15/07/2024 Matériaux bitumineux  

Résultat HAP 

Absence de hap 7.0 mg/kg Ms 
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PRELEVEMENT : Hap3 
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA A535513347.1 Extérieur Toiture terrasse N°1 : Surface plane  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHOULY Benjamin 15/07/2024 Matériaux bitumineux  

Résultat HAP 

Absence de hap < 1 mg/kg Ms 

 

PRELEVEMENT : Hap4 
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA A535513347.1 Extérieur Toiture terrasse N°4 : Surface plane  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHOULY Benjamin 15/07/2024 Matériaux bitumineux  

Résultat HAP 

Absence de hap 6.7 mg/kg Ms 
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ANNEXE 2 – CROQUIS 
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Planche de repérage 
Légende : 

 

 

 

Client : CEA       Titre : Croquis N°1 

N° rapport : 2024-0708-0928-AMPBHAP-218-A535513347.1-002-1 

 Lieu d’intervention : 

Bâtiment 218 
Centre de Cadarache 
13115 SAINT-PAUL-LÈS-DURANCE CEDEX 

N° planche : 1/1 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 29/07/2024  Bâtiment :  

Intervenant : Chouly Benjamin  Etage :  

Origine du plan :        Croquis ou document transmis Commentaire :  
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ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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document 1 
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ATTESTATION(S) 
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