Constat d’état — tapis GME 32785

Le tapis est dans un état de conservation moyen.
La surface est trés poussiéreuse et encrassée avec de nombreuses taches.
Il présente une zone avec des dégorgements de couleurs.

Un devant de cheminée découpé et rentrayé de maniére tres apparente a été mal repositionné et reste
lacunaire (148 x 110 cm).

Une autre lacune en bordure du tapis part d’'un angle et s’étend en une bande étroite sur une longueur
de 230 cm.

On constate une dizaine de coupures plus ou moins importantes sur tout le pourtour du tapis et
quelques déchirures. Ces dégradations laissent apparaitre quelques fils de trame, trés épais,
probablement en chanvre.

L’état du pourtour est hétéroclite : sur certaines zones, le tapis est coupé a cru ; sur d’autres, la lisiére
tissée subsistante est rabattue vers 'arriere ; enfin, on remarque également un galon en mauvais état
et en partie lacunaire.

A deux extrémités du tapis, les chaines en coton, longues, sont partiellement maintenues a I'arriére.

Les deux autres extrémités du tapis sont pourvues d’anneaux destinés a tendre le tapis au sol.



