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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

1 |INFORMATIONS GENERALES

1.1 |DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : NANTES UNIVERSITE ECOLE Numéro de Lot :
POLYTECHINQUE Béatiment IRESTE Référence Cadastrale : Non communiqué
rue Christian Pauc Date du Permis de Construire : Antérieur au ler juillet 1997
44300 NANTES

Etage : RDC, R+1 et R+2

Béatiment : IREST

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment: Enseignement Supérieur / Recherche

‘ 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom:  NANTES UNIVERSITE Nom:  NANTES UNIVERSITE
Adresse : 1 QUA| DE TOURVILLE Adresse : 1 QUAI DE TOURVILLE

44035 NANTES CEDEX 44035 NANTES CEDEX

‘ 1.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : GRIMAUD Julien Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyses pour le
N° certificat de qualification : CPDI5371 Batiment Ouest
Date d’obtention : 20/12/2023 Adresse laboratoire : 7 rue Pierre Adolphe Bobierre -
Le présent rapport est établi par une personne dont les BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
compétences sont certifiées par : Numeéro d’accréditation : 1-5597
I.CERT
Organisme d’assurance AXA FRANCE IARD
Date de la commande : 30/07/2024 professionnelle :
Accompagnateur : M Martin Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE

92727 NANTERRE CEDEX
N° de contrat d’assurance : Contrat n° 10800807204
Date de validité : 31/12/2024

‘ 1.4 | REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’'ORDRE

Le présent rapport annule et remplace le rapport T240072440-version 2 établi par APAVE le 24/05/2024 et fait suite a la dépose de
I'ensemble des barres de seuil des mezzanines au R+1 et R+2 et une demande du maitre d’ouvrage d’étendre le diagnostic au
doublages et murs de la mezzanine C129 et E206

PROGRAMME DES TRAVAUX:

Le programme des travaux (en piéces jointes du présent rapport) a l'origine de ce repérage, a été défini par le document de
référence «NUI-APS Réaménagement de la cafétaria et des espace communs" du 12/02/2024 fourni par Mme Colin Adéle maitre
d’ouvrage «Service Construction Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique ". Ci-dessous extrait des plans APS

‘ 15 | VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom de I'opérateur : GRIMAUD Julien Lieu et date d’établissement du rapport
AGENCE DE NANTES 5 rue de la Johardiére CS 20282 44803 SAINT-
HERBLAIN CEDEX Fait & SAINT-HERBLAIN CEDEX le 04/09/2024
Signature

‘ 1.6 ‘CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.
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INFORMATIONS :

Murs mezzanine R+1 C129 : Les résultats des analyses (2 prélevements) sont hétérogénes, avec une
teneur en fibres d'amiante proche de la limite de détection. Des prélévements complémentaires pourraient
étre effectués afin de mieux définir le périmétre amianté. A ce stade, I'ensemble du mur sera considéré
comme amianté

Sous les barres de seuil R+1 et R+2 :
Attention, la colle noire amiantée présente sous les dalles de sol déborde sous le revétement souple au
niveau des barres de seuil, a la jonction des dalles de sol. (voir croquis en annexes du présent rapport)

Une vigilance particuliére devra étre exercée lors de la dépose du sol souple des passerelles et mezzanines.
Bien que les sondages et prélevements n‘aient pas réveélé d'autres enduits blancs amiantés sous le
revétement, l'opérateur de repérage n'a pas pu contrdler 'ensemble de la surface. Il sera donc nécessaire
d'effectuer des repérages complémentaires en cas de doute.
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Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes
auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIIETES(E) EREn Ref I Ref zPso
permis de conclure | sondage
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse 2026
peinture (D001)
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse 2026
peinture (D003)
EOO1 . . . ,
Cafétéria Mur enduit g_ranula|re + Résultat d’analyse 2026
RDC peinture (D004)
zone
restauration Murs enduit platreux + Résultat d’analyse Z026
peinture (C016)
Murs- enduit platreux + Résultat d’analyse 2026
encadrement de P (D006)
fenétre peinture
EO013 enduit aranulaire + Résultat d’analyse 7025
RDC rangement Mur g (D011)
. peinture
réserve
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z025
RDC E014 peinture (C003)
Laverie Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z025
peinture (D007)
Document consulté (sur Z030
analyse voir rapport
sol Colle noire en 8466708/S1.2.2.R du S039
débordement 23/07/2020 REALISE
PAR BUREAU
VERITAS)
Document consulté (sur Z030
analyse voir rapport
sol Colle noire en 8466708/S1.2.2.R du S040
débordement 23/07/2020 REALISE
PAR BUREAU
C129 VERITAS)
R+1 circulation- ; - )
mezzanine colle + ragréage+ Reésultat d’analyse 2027
sol ENDUIT BLANC - Sol (D001)
souple
colle + ragréage+ Résultat d’analyse 2027
sol ENDUIT BLANC - Sol (C044 - idem) S019
souple
L Résultat d’analyse 2029
Murs enduit platreux (D011)
ENDUIT BLANC Résultat d’analyse 2027
sol (+colle + ragréage) - (C044)
Sol souple
E206 . Résultat d’analyse Z027
. : Ragréage + ENDUIT
R+2 C|rculat|9n- sol BLANGC (D005)
mezzanine
RDC C021 Revétement de sol Dalle de sol + colle Résultat d’analyse
2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
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Etage Local Composant Matériau / Produit Cnteredsésc)oe:]yca;ﬂtréaermls soch(ia;ge Réf ZPSO
menuiserie- joint vitrier Résultat d _analyse (Co18 S011 Z018
ouvrant - idem)
. Joint étanchéité dur Résultat d’analyse
Gaine VMC marron (C019)
Isolant are vapeur Résultat d’analyse
P P (C020)
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse Z004
peinture (D002)
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse Z004
peinture (D0O05)
Sol colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P012) Z006
souple
Sol colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P014) Z006
souple
Plinthe bois Peinture Résultat d’analyse (P015) Z007
E001 Isolant dans Pare vapeur + laine  |Reésultat d'analyse (P016)
RDC Cafétéria plenum minérale
zone Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z015
restauration peinture bleue (C012)
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z015
peinture bleue (C013)
Poteau enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (C014)
Poteau enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (C015)
encadrement einture + ioint colle Résultat d’analyse Z017
menuiserie P J (Co17)
encadr_em(_ant peinture + joint colle Résultat d _analyse (Co17 S010 Z017
menuiserie - idem)
menuiserie- oint vitrier Résultat d’analyse Z018
ouvrant J (C018)
Plinthe bois Peinture Résultat d’analyse (P013) Z007
Revétement de Colle - Sol souple Résultat d’analyse
sol P (C021)
Sol Colle de carrelage  |Résultat d’analyse (P001) Z001
Sol Colle de carrelage  |Résultat d’analyse (P002) Z001
Plinthes Colle de plinthes -  |Résultat d’analyse (P004) Z002
Carrelage
EO001 Zone A 4 ;
RDC i Revétement de Colle de faience Résultat d’analyse (P006) Z003
murs
Cloisons enduit platreux + Résultat d’analyse (P007)
peinture
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse (P008) Z004
peinture
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIIHEIERS) EYE PEils) R Réf ZPSO
de conclure sondage
enduit ciment + Résultat d’analyse (P009)
Poteaux :
peinture
Hotte panneaux platreux |Résultat d’analyse (P010)
Faux plafond plaque deAfaux- Résultat d’analyse (P011) Z005
plafond platreux
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse Z004
peinture (C006)
Menuiseries oint vitrier Résultat d’analyse
exterieurs J (C007)
Faux plafond laque platreuse Résultat d’analyse
vertical plaque p (C011)
gaine VMC- Résultat d’analyse
adhésif scotch souple gris (C009)
étanchéité
Plinthes Colle de plinthes -  |Résultat d’analyse (P003) 7002
Carrelage
Sol Colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P022)
souple
enduit platreux Résultat d’analyse (P023)
RDC EO003 Atelier Murs +enduit ciment +
peinture
Plafond Enduit platreux + Résultat d’analyse (P024)
peinture
Cloison carreaux Enduit platreux Résultat d’analyse Z012
platre jointoiement (Co01)
Sol colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P025) Z006
souple
E004 Cloison carreau nduit platreux de Résultat d’analyse (P026)
RDC A e
Restaurant platre jointoiement
Murs enduit platreux + Résultat d’analyse (P027) Z004
peinture
Cloison carreaux Enduit platreux Résultat d’analyse Z012
platre jointoiement (C002)
Sol colle jaune + enduit |Résultat d’analyse (P018)
granulaire
bande calicot + enduit |[Résultat d’analyse (P019)
Doublage A .
platreux + peinture
Faux plafond plaque d(_a faux- Résultat d’analyse (P020)
plafond fibreux
RDC EO007 - :
Doublage- plot Enduit platreux Résultat d’analyse (P021)
de colle
porte bois Peinture Résultat d _analyse (Co10 7014
- idem)
Cloisons enduit platreux - Résultat d’analyse
Papier peint (C022)
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
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Etage Local Composant Matériau / Produit CHBETEEE) CRENTE RS R Réf ZPSO
de conclure sondage
encadrement Peinture Résultat d’analyse
bois menuiserie (C0o27)
Mur parpain enduit granulaire de Résultat d’analyse Z019
parpaing jointoiement (C024)
Plafond Enduit ciment + Résultat d’analyse 2020
peinture (C025)
Plafond Enduit ciment + Résultat d’analyse 2020
peinture (C026)
RDC EO07 bis
orte bois Peinture Résultat d’analyse Z014
P (C028)
Sol peinture + enduit Résultat d’analyse (P017)
granulaire
Mur parpain enduit granulaire de Résultat d’analyse Z019
parpaing jointoiement (C023)
Plinthes Colle de plinthes - Résultat d .analyse (P0O03 7002
Carrelage - idem)
Revétement de Colle de faience Résultat d’analyse Z003
murs (C008)
Résultat d’analyse (P001 Z001
E013 Sol Colle de carrelage - idem)
RDC rangement
réserve Faux plafond plaque de faux- Résultat d’analyse (P011 Z005
P plafond platreux - idem)
Mur enduit g_ranula|re + |Résultatd _analyse (C004 S008 Z013
peinture - idem)
. . Résultat d’analyse 2014
porte bois Peinture (C010)
Revétement de Colle de faience Résultat d’analyse (P005) S003 Z003
murs
plaque de faux- Résultat d’analyse Z005
Faux plafond plafond platreux (C005) S001
Plinthes Colle de plinthes - Résultat d .analyse (P0O03 S002 Z002
Carrelage - idem)
Sol Colle de carrelage Resultat d .analyse (POOT S004 2001
- idem)
RDC E014 Laverie Mur enduit g_ranulalre + Résultat d’analyse Z013
peinture (C004)
porte bois Peinture Résultat d gnalyse (Co10 S009 Z014
- idem)
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z013
peinture (D008)
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z013
peinture (D009)
Mur enduit granulaire + Résultat d’analyse Z013
peinture (D010)
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
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Etage Local Composant Matériau / Produit CHBETEEE) CRENTE RS R Réf ZPSO
de conclure sondage
Poteau enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (Co47)
Poteau endwt_ument + Résultat d _analyse (Co14 S013 Z016
peinture - idem)
sol colle + ragréage - Sol | Résultat d _analyse (C050 s014 2023
souple - idem)
Escalier- Nez Colle + bande Résultat d’analyse (P029 Z009
] S006
marche caoutchou - idem)
Escalier- marche colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P028) Z008
souple
Escalier- Nez Colle + bande Résultat d’analyse (P029) Z009
marche caoutchou
Sol Colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P032) Z008
souple
Plinthe bois Peinture Résultat d’analyse (P034) Z010
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d gnalyse (C050 s018 Z023
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d gnalyse (C050 S020 2023
C129 seuil - idem)
R+1 circulation- Sol- barre de . Résultat d’analyse (C050 2023
mezzanine sevi Colle jaune " idem) S021
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (C050 S022 2023
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (C050 S023 2023
seuil - idem)
A Résultat d’analyse 2028
Doublage enduit platreux (D009)
A Résultat d’analyse 2028
Doublage enduit platreux (D012)
A Résultat d’analyse 2029
Murs enduit platreux (D010)
Sol Colle + Ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P030) Z008
souple
Sol Colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P031) Z008
souple
Plinthe bois Peinture Résultat d’analyse (P033) Z010
Garde corps et Résultat d’analyse 2024
escalier Peinture (C045)
métallique
Garde corps et Résultat d’analyse 2024
E206 escalier Peinture (C046)
R+2 circulation- metallique
mezzanine Poteall enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (C048)
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
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Etage Local Composant Matériau / Produit CHBETEEE) CRENTE RS R Réf ZPSO
de conclure sondage
Poteau endwt_ument + Résultat d _analyse (Co14 S015 Z016
peinture - idem)
Poutre enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (C049)
sol colle + ragréage - Sol Résultat d’analyse 2023
souple (C050)
Escalier- Nez Colle + bande Résultat d’analyse (P029 Z009
] S007
marche caoutchou - idem)
Escalier- marche colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P035) Z008
souple
Plinthe bois Peinture Résultat d’analyse (P038) Z010
Sol Colle + ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P037) Z008
souple
Sol- barre de . Résultat d’analyse (P039) Z011
. Colle jaune
seuil
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d .analyse (P039 S032 Z011
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d .analyse (P039 S033 Z011
seuil - idem)
Sol- barre de . Résultat d’analyse (P039 Z011
seuil Colle jaune - idem) S034
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (P0O39 S035 Z011
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (P0O39 S036 Z011
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (P0O39 S037 Z011
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (P0O39 S038 Z011
seuil - idem)
A Résultat d’analyse 2028
Doublage enduit platreux (D006)
A Résultat d’analyse 2028
Doublage enduit platreux (D007)
A Résultat d’analyse 2028
Doublage enduit platreux (D008)
Sol Colle + Ragréage - Sol |Résultat d’analyse (P036) Z008
souple
Poteau enduit ciment + Résultat d’analyse Z016
peinture (C030)
. . Résultat d’analyse Z014
RDC C021 porte bois Peinture (C031)
. . L . Résultat d’analyse
Cloisons laine minérale + tissus (C033)
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIIHEIERS) EYE PEils) R Réf ZPSO
de conclure sondage
Cloisons enduit platreux - Résultat d’analyse
Papier peint (C029)
. . : Résultat d’analyse 2021
Plinthe bois Peinture (C032)
Poteau Peinture Résultat d’analyse
métallique (C034)
Plancher colle + revétement Résultat d’analyse
technique (C035)
. . . Résultat d’analyse 7021
Plinthe bois Peinture (C036)
Cloison- bande enduit platreux Résultat d’analyse 7022
calicot P (C037)
i Résultat d’analyse
Faux plafond plague fibreuse (C038)
Cloison- bande enduit platreux Résultat d’analyse 2022
RDC LT003 calicot P (C039)
Matériau ou produit qui
Plafond Enduit béton brut par nature ne contient S012
pas d’amiante
Mur sous enduit granulaire + Résultat d’analyse
bassement peinture (C040)
Sol enduit granulaire + Résultat d’analyse
peinture (C041)
Panneau oint souble Résultat d’analyse
métallique J P (C042)
- . : Résultat d’analyse
Extérieur Facade Murs enduit granulaire (C043)
Sol Colle + ragréage - Sol | Résultat d’analyse (P031 Z008
souple - idem)
Sol- barre de Colle iaune Résultat d’analyse Z011
seuil J (C052)
. : Résultat d’analyse
Poteau enduit granulaire (C053)
Garde corps et Résultat d’analyse (C045 2024
R+1 passerelle B1 escalier Peinture - idem)
métallique
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d gnalyse (C050 S024 2023
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d gnalyse (C050 S025 2023
seuil - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (C050 S026 2023
seuil - idem)
R+1 passerelle Sol Colle + ragréage - Sol Résultat d’analyse Z008
B129 souple (C051)
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIIHEIERS) EYE PEils) R Réf ZPSO
de conclure sondage
Sol- barre de . Résultat d’analyse (P039 Z011
. Colle jaune ]

seull - idem)
Garde corps et Résultat d’analyse (C045 2024

escalier Peinture - idem)

métallique

Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (C050 S027 2023

seull - idem)
Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d _analyse (C050 S028 2023

seuil - idem)
colle + ragréage+ Résultat d’analyse 7031

sol ENDUIT BLANC - Sol (D002)

souple

Sol- bar_re de Colle jaune Résultat d gnalyse (C050 S029 2023

seuil - idem)
Sol Colle + Ragréage - Sol | Résultat d .analyse (PO31 S017 Z008

souple - idem)
sol colle + ragréage - Sol |Résultat d gnalyse (C050 S030 2023

souple - idem)
Garde corps et Résultat d’analyse (C045 2024

escalier Peinture - idem) S016
Passerelle meétallique
R+2 29

B221 colle + ragréage+ Résultat d’analyse Z031

sol ENDUIT BLANC - Sol (D003)

souple

sol colle + ragréage - Sol |Résultat d _analyse (C050 S031 2023

souple - idem)
sol Ragréage Résultat d’analyse Z031

greag (D004)

| 2.3 ‘ Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés

Sans objet

3 |[INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1

Moyens d'accés a mettre a disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2

Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4 |COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1

Objectif

Le repérage de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble béti est défini a 'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de I'amiante
susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu’ils ont été définis par le donneur d’ordre.

4.2

Références réglementaires et normatives

Repérage amiante avant travaux
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Loi no 2016-1088 du 8 aodt 2016,

Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars
2019,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 modifié par I'arrété du 23 Janvier 2020,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

Norme NF X 46 020 du 05 ao(t 2017.

4.3 |Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des .
visites Sl
19/07/2023 Visite initiale en présence de M Martin (responsable technique de I'école polythechnique de

Nantes)- expliquation des travaux et des zones impactées

04/04/2024 Visite complémentaires suite modification de I'emprise des travaux- Visite en présence de Mme
colin Maitre d'ouvrage

16/05/2024 Visite complémentaire suite résultats hétérogenes sur les murs de la cafétériat- compléments de
prélevements

30/07/2024 visite complémentaires pour sondage des enduits sous barres de seuil des mezzanines

Documents remis :

Titre Objet Référence Date Auteur / Société
Réamenagement de la
cafétaria et des espace Programme de travaux plans NUI-APS 12/02/2024 maitre d'ouvrage
communs

Ecarts par rapport ala norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui
prescrit la fréquence minimale des sondages et prélevements au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par 'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de 'avancement des travaux projetés.

Moyens mis a disposition de I'opérateur : Néant

5 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 |Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Le présent rapport annule et remplace le rapport T240072440-version 2 établi par APAVE le 24/05/2024 et fait suite a la
dépose de I'ensemble des barres de seuil des mezzanines au R+1 et R+2 et une demande du maitre d’ouvrage
d’étendre le diagnostic au doublages et murs de la mezzanine C129 et E206

PROGRAMME DES TRAVAUX:

Le programme des travaux (en pieces jointes du présent rapport) a l'origine de ce repérage, a été défini par le
document de référence «NUI-APS Réaménagement de la cafétaria et des espace communs" du 12/02/2024 fourni par
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Mme Colin Adéle maitre d’ouvrage «Service Construction Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique ". Ci-
dessous extrait des plans APS

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’'investigations car non
identifi€s comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra
effectuer des investigations complémentaires.

5.2 |Programme et périmétre de repérage définis par I’opérateur de repérage

Périmeétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de 'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que
découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.

Etage Local / partie d’imtTa?/L;ZI; concerné par les Visitée Justification
RDC EOO01 Cafétéria zone restauration oul
RDC EOO01 Zone cuisine oul
RDC EOO03 Atelier oul
RDC E004 Restaurant Ooul
RDC EO0O07 Oul
RDC E007 bis Oul
RDC E013 rangement réserve oul
RDC EO014 Laverie Oul
R+1 C129 circulation- mezzanine Ooul
R+2 E206 circulation- mezzanine Ooul
RDC C021 Oul
RDC LTOO3 Oul

Extérieur Facade oul
R+1 passerelle B1 Oul
R+1 passerelle B129 Oul
R+2 Passerelle B221 Ooul

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction & inspecter
a I'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux
fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de l'arrété du 16 juillet
20109.

QOuvrages ou composants de la Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter  Matériau ou .
; N . Commentaire
construction ou a sonder Produit
3 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Poteaux Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, M
débullage, lissage)
Revétements de murs, poteaux, Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, M
cloisons, gaines, coffres primaire d'accrochage

4 - Plafonds et faux plafonds
Faux plafonds Panneaux et plagues P
Pare vapeur P

5 - Planchers et planchers techniques
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Revétements de sols Nez de marche

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles non bitumineuses
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)
Peintures de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

< |95 £ |©
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6 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date Référence Société Objet Conclusions
27/07/2023 T230061973 APAVE Rapport de mission de Dans le cadre de la mission objet du
repérage des matériaux présent rapport, il n’a pas été repéré de
et produits contenant de matériaux et produits contenant de
I'amiante avant l'amiante

réalisation de travaux
dans un immeuble bati

23/07/2020 8466708/S1.2 BUREAU DOSSIER TECHNIQUE Présence d'amiante
.3.DTA VERITAS AMIANTE (DTA)

7 |OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4
du code de la santé publique, eny intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer
des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-
1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et
des travaux publics.

8 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires
du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de
matériaux susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme
de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire 'objet d’'une suspension immédiate des
travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de 'amiante
et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de
démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de 'INRS
et de TOPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

- Sol-barre de seuil

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
attention la colle noir amianté présente sous les dalles de sol déborde sous le revétement souple

ST Sol- barre de seuil

Emplacement

¢

Nom du client - Numéro de dossier | ' Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B129
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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~L =T Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B129
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

ELEMENT : sol

Emplacement

Nom du client o Nméro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - Passerelle B221
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
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ELEMENT : sol

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle noire en débordement GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Présence d’amiante ()
Commentaires
attention la colle noir amianté présente sous les dalles de sol déborde sous le revétement souple

ELEMENT : sol

Emplacement

Nom du client ] .mérde ossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - Passerelle B221
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
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ELEMENT : sol

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle noire en débordement GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Présence d’amiante ()
Commentaires
attention la colle noir amianté présente sous les dalles de sol déborde sous le revétement souple

ST Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client

A | (g i
Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

R+1 - C129 circulation- mezzanine

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Colle jaune

GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine

Résultat amiante

Absence d’amiante

Commentaires

attention la colle noir amianté présente sous les dalles de sol déborde sous le revétement souple

Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - C021

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Dalle de sol + colle

GRIMAUD Julien

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

Commentaires

voir PV analyse (AR-20-SE-005566-01) voir rapport 8466708/S1.2.2.R du 23/07/2020 REALISE PAR BUREAU

VERITAS- en annexe du présent rapport

Repérage amiante avant travaux

Page : 23/
301




Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Repérage amiante avant travaux
©oove

~L =T Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier ' Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

ST Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client ) ' Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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~L =T Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client ) ) Numéro d dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

ST Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine

Résultat amiante

Absence d’amiante

Plafond

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT003
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit béton brut GRIMAUD Julien

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant travaux
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~L =T Sol- barre de seuil

Emplacement

b

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

ST Sol- barre de seuil

Emplacement

,,,,,,,,

I

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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~L =T Sol- barre de seuil

Emplacement

i

Nom du client Numéro de dssi Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

ELEMENT : sol

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragreage;l)zul\‘ljliaUIT BLANC - Sol GRIMAUD Julien

Localisation
sol - sous barre de seuil
Résultat amiante

Présence d’amiante ()
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Repérage amiante avant travaux
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ST Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client Numér de dossie Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante

SLEENTT o Sol- barre de seuil

Emplacement

Nom du client ) Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B129
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
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0 pove Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /D001

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol 30/07/2024 GRIMAUD Julien
souple
Localisation

sol - sous barre de seuil

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle + ragréage+ ENDUIT BLANC / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

JO1-COUCHE ‘ Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence 27 af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante de type chrysotile

Page
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POO1

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de carrelage 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /D001

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Commentaires
Contre analyse prélevement C016
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-
dur de type platre (blanc)

RAW PRODUCT

DETAIL DES RESULTATS :

Référence A af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Co01

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E004 Restaurant
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit platreux jointoiement 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Cloison carreaux platre - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduit platreux jointoiement
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de carrelage 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /D002

Emplacement

Nom du client

JEAY F
Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

R+1 - passerelle B129

Nom de I'opérateur

Matériau Date de prélevement
colle + ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol 30/07/2024 GRIMAUD Julien
souple
Localisation

sol - sous barre de seuil

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

colle + ragréage+ ENDUIT BLANC / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche |

Description visuelle

Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type
JO01-COUCHE ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ;
matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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D002

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Contre analyse prélevement C016
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
RijarEee PXrﬁ?:rln)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C002

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E004 Restaurant

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit platreux jointoiement

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Cloison carreaux platre - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit platreux jointoiement

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : D003

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier o Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - Passerelle B221
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol 30/07/2024 GRIMAUD Julien
souple
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage+ ENDUIT BLANC / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
J01-COUCHE Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau semi-
dur (rose)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier 7 Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Plinthes - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de plinthes / Carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle

RAW PRODUCT (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /D003

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; materlaézgrl-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C003

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux)
(granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante avant travaux
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P004

Emplacement

Nom du client ) Numéro de dossier ‘ A Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Plinthes - poteau
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de plinthes / Carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle

(blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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D004

Emplacement

Nom du client A Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - Passerelle B221
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréage 30/07/2024 GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
JO1-COUCHE Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-
dur (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

. PV analyse

RIETENEE Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
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PRELEVEMENT : /C004

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E014 Laverie

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

enduit granulaire + peinture

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Mur - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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D004

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur

(gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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D005

Emplacement

Nom du client Nl;rl:néro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Contre analyse prélevement C016
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (beige) ; matériau semi-

dur (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de faience 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Revétement de murs - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ;
matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

RAW PRODUCT

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

D005

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréage + ENDUIT BLANC 30/07/2024 GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Ragréage + enduit blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau semi-
dur (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence 27 af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C005

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
plaque de faux-plafond platreux 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Faux plafond - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
plaque de faux-plafond platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; rg:litse)rlau semi-dur fibreux de type faux-plafonds
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PO06

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier . Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de faience 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Revétement de murs - poteau
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau

CusT 01 semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Réference Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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D006

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation

Murs- encadrement de fenétre - A
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Commentaires
Contre analyse prélevement C016
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence A af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile

Page : 51/
301
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : '/C006

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - EO01 Zone cuisine

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

enduit platreux + peinture

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Murs - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit platreux + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : /D006

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Doublage - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc)
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ;
JO1-COUCHE matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
002-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
JO01-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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D007

Emplacement

Nom du client Nuéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Doublage - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (blanc)

Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ;
JO1-COUCHE matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) en traces

001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche
002-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
JO01-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'POO7

Emplacement

‘1‘
. _a

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Cloisons - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
CUST 01 Matériau semi-dur de type enduit (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
joint vitrier 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Menuiseries exterieurs - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
joint vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

RAW PRODUCT ‘ Matériau souple de type joint (noir)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 56/
301
Repérage amiante avant travaux



‘DOVG

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /D007

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Contre analyse prélevement C03

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur
(gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence A af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : 'P0OO8

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
CUST 01 Matériau semi-dur de type enduit (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : '/C008

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E013 rangement réserve
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de faience 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Revétement de murs - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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D008

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Doublage - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ;
matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ;
J01-COUCHE - h . . - - !
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron)
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REICT e Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /D008

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Contre analyse prélevement C03
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
RijarEee PXrﬁ?:rll)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante non détectées
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PO09

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Poteaux - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /D009

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C009

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
scotch souple gris 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

gaine VMC- adhésif étanchéité - Plenum
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
scotch souple gris
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau souple (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe erﬁ?:'i)t/:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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D009

Emplacement

)

4
4
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Doublage - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

002-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau souple
JO1-COUCHE fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces

001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
002-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
JO01-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : ‘D010

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
JO1-COUCHE ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
J01-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
panneaux platreux 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Hotte - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
panneaux platreux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau semi-dur (fibreux) (beige)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /D010

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E014 Laverie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau ser_ni-dur de_ type enduit (blanc) ; matériau semi-
dur de type ciment (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C010

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E013 rangement réserve
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
porte bois - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 69/
301
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /D011

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E013 rangement réserve
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 16/05/2024 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-NS-032074-01 Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante avant travaux
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Co11

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Zone cuisine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
plaque platreuse 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Faux plafond vertical - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
plaque platreuse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds

(gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'PO11

Emplacement

Nom du client

|

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - EO01 Zone cuisine

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

plaque de faux-plafond platreux

19/07/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Faux plafond - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
plaque de faux-plafond platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (brillant)

(beige)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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D011

Emplacement

.

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Commentaires

Les résultats des analyses (2 prélevements) sont hétérogenes, avec une teneur en fibres d'amiante proche de la
limite de détection. Des prélévements complémentaires pourraient étre effectués afin de mieux définir le périmetre
amianté. A ce stade, I'ensemble du mur sera considéré comme amianté.

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
JO1-COUCHE souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre (fibreux)
(blanc)
001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RETETENDE Amiante Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 73/
301
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Repérage amiante avant travaux
oo

PO12

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type revétement de sol (bleu)

Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur

CusT 01 de type mortier, béton, chape (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /D012

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 30/07/2024 GRIMAUD Julien

Localisation
Doublage - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

002-COUCHE Matériau semi-dur de type platre (fibreux) (blanc)

Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ;
JO01-COUCHE matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de type platre (fibreux) (blanc) en traces

001-COUCHE Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

002-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées

JO01-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées

001-COUCHE AR-24-NS-046009-01 Fibres d'amiante non détectées
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C012

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture bleue 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture bleue
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:#t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PO13

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Plinthe bois - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau semi-dur (blanc)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C013

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture bleue 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Mur - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture bleue
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:#t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : |P014

Emplacement

Nom du client méro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle + ragréage / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) (bleu) + (gris)

CUST 01

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de

type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : [P015

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier i Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Plinthe bois - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche | Description visuelle

Matériau (fibreux) (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau
semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

RAW PRODUCT

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C015

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : 'P016

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Pare vapeur + laine minérale 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Isolant dans plenum - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Pare vapeur + laine minérale

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
RAW PRODUCT Matériau souple (fibreux) (noir)
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 02 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Co17

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
peinture + joint colle 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

encadrement menuiserie - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
peinture + joint colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux
RAW PRODUCT (marron) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple de type joint matériau de type
colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'PO17

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E007 bis

Nom de I'opérateur

Matériau Date de prélevement
peinture + enduit granulaire 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture + enduit granulaire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse

Référence . . .

Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : 'P018

Emplacement

Nom du client o . Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle jaune + enduit granulaire 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle jaune + enduit granulaire
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de
type mortier, béton, chape (gris)

RAW PRODUCT

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REICT e Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co018

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
joint vitrier 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

menuiserie- ouvrant - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
joint vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

RAW PRODUCT ‘ Matériau souple de type joint (noir)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe ng?:ljn)tlge Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'P0O19

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E007

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

bande calicot + enduit platreux + peinture

19/07/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Doublage - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

bande calicot + enduit platreux + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur de type plaque (platreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-23-NS-056080-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : /C019

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint étanchéité dur marron 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Gaine VMC - plenum
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint étanchéité dur marron
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (marron)
DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : 'P020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
plaque de faux-plafond fibreux 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Faux plafond - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
plaque de faux-plafond fibreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; mqtfariau se_mi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ;
matériau semi-dur (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
pare vapeur 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Isolant - plenum
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
pare vapeur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune)
RAW PRODUCT Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O21

Emplacement

J

Nom du client Numér de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit platreux 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Doublage- plot de colle - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co021

Emplacement

Nom du client ‘ Numéro de dossier » Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E001 Cafétéria zone restauration
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle - Sol souple 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Revétement de sol - bar
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau souple de type revétement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau

RAW PRODUCT p /
(pulvérulent) (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P022

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E003 Atelier
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-
CUST 01 " -
dur de type ragréage (gris)
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RETETENDE Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C022

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux - Papier peint 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Cloisons - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux / Papier peint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type papier peint (marrtcr)ggésmaterlau semi-dur de type platre (blanc) en
CUST 01 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REICT e Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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C023

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007 bis
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire de jointoiement 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Mur parpaing - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire de jointoiement
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT (poudreux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P023

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E003 Atelier
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux +enduit ciment + peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux +enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'P024

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E003 Atelier

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit platreux + peinture

19/07/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit platreux + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (platreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-23-NS-056080-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : | C024

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007 bis
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire de jointoiement 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Mur parpaing - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire de jointoiement

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type enduit (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : /C025

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E007 bis

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit ciment + peinture

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit ciment + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P025

Emplacement

{ | —
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E004 Restaurant
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu)
CUST 01 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : /C026

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007 bis
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation
Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduit ciment + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (granulaire) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXI??:rll)tI:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : |P026

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E004 Restaurant

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

nduit platreux de jointoiement

19/07/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Cloison carreau platre - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

nduit platreux de jointoiement

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type platre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-23-NS-056080-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P0O27

Emplacement

i

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E004 Restaurant
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux + peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)

Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de

RAW PRODUCT type platre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : [C027

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - E007

Nom de 'opérateur

Matériau Date de prélevement
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

encadrement bois menuiserie - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C028

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - E007 bis
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
porte bois - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P028

Emplacement

Nom du client ‘ uméro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Escalier- marche - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (bleu)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C029

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux - Papier peint 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Cloisons - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux / Papier peint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

RAW PRODUCT

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : 'P029

Emplacement

Nom du client J Numéro de dossier ‘ Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + bande caoutchou 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Escalier- Nez marche - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle + bande caoutchou
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C030

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur

RAW PRODUCT de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : 'P0O30

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + Ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Sol - passerelle

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle + Ragréage / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 02 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (bleu)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
CUST 01 ; . )
type mortier, béton, chape (gris) en traces
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RIETEnE: Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 02 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C031

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
porte bois - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe erﬁ?:'i)t/:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /P031

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Sol - Mezzanine

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle + ragréage / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
CUST 01 : .
type mortier, béton, chape (blanc)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (bleu)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RETETENDE Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : 'P032

Emplacement

Nom du client ' Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Sol - Mezzanine

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle + ragréage / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
CUST 01 : .
type mortier, béton, chape (blanc)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (bleu)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RETETENDE Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C032

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Plinthe bois - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C033

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
laine minérale + tissus 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Cloisons - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
laine minérale + tissus

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)

CUST 01

Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : |P0O33

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Plinthe bois - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXI??:A)tI:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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P034

Emplacement

Nom du client ' Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Plinthe bois - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJl)tlge Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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C034

Emplacement

|
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - C021
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Poteau métallique - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe erﬁ?:'i)t/:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C035

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - LT003

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

colle + revétement

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Plancher technique - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
colle + revétement

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) + (marron) ; matériau de type colle

(transparent)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P0O35

Emplacement

% -

Nom du client méro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Escalier- marche - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type

RAW PRODUCT - . . f ;
ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : '/C036

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - LT003

Nom de I'opérateur

Matériau Date de prélevement

Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Plinthe bois - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PRELEVEMENT : 'P036

Emplacement

Nom du client B Néro de doser - Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + Ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation
Sol - passerelle
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle + Ragréage / Sol souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (bleu)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
CUST 01 : .
type mortier, béton, chape (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REICT e Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co037

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT0O03
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Cloison- bande calicot - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)

Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre
(blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

o PV analyse
Réference Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O37

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + ragréage - Sol souple 19/07/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Sol - Mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type revétement de sol (bleu)
CUST 01 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : '/C038

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT0O03
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
plaque fibreuse 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Faux plafond - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
plaque fibreuse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)
en traces
CUST 01 Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REICT e Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : 'P0O38

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Plinthe bois - mezzanine

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe eri?:r:)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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C039

Emplacement

Bt o
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT0O03
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platreux 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Cloison- bande calicot - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit platreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) en traces

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rggéljgﬂge PX;?:rln)tlge Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O39

Emplacement

e

0%

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune 19/07/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Sol- barre de seuil - mezzanine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle jaune
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PYENELSE
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-23-NS-056080-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

PRELEVEMENT : /C040

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

NANTES UNIVERSITE

T240072440-VERSION 3- IREST

RDC - LT003

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

enduit granulaire + peinture

04/08/2023

GRIMAUD Julien

Localisation

Mur sous bassement - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
enduit granulaire + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-NS-021655-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Co41

Emplacement

Nom du client - Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT0O03
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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co42

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier o Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST RDC - LT0O03
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
joint souple 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Panneau métallique - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
joint souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle

RAW PRODUCT ‘ Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (poudreux) (gris) en traces
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co043

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST Extérieur - Facade
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Murs - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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C044

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
ENDUIT BLANC (S+:L(l)pl)||2+ ragréage) - Sol 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
ENDUIT BLANC (+colle + ragréage / Sol souple)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau de type colle (marron)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)
CUST 02 Matériau semi-dur (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rggéljgﬂ:e PXrﬁ?:rln)tlge Conclusion amiante
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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C045

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Garde corps et escalier métallique - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe erﬁ?:'i)t/:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation

Garde corps et escalier métallique - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

[
—N = 1)
-.;jnu'l =

!

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - C129 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type enduit (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 138/
301
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Repérage amiante avant travaux
oo

PRELEVEMENT : /C048

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe eri?:r:)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co049

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment + peinture 04/08/2023 GRIMAUD Julien

Localisation
Poutre - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit ciment + peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche | Description visuelle
RAW PRODUCT ‘ Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
Rieiereoe PXrﬁ?:IJn)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 140/
301
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Repérage amiante avant travaux
oo

C050

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+2 - E206 circulation- mezzanine
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
colle + ragréage - Sol souple 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

sol - sous barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

CUST 01 Matériau souple (marron) ; matériau de type polystyréne (blanc) en traces

Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de

RAW PRODUCT type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Rz Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Co051

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B129
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle + ragréage - Sol souple 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Sol

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle + ragréage / Sol souple
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc) en traces
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle jaune 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation

Sol- barre de seuil
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle jaune
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
CUST 01 Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence e
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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C053

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
NANTES UNIVERSITE T240072440-VERSION 3- IREST R+1 - passerelle B1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit granulaire 04/08/2023 GRIMAUD Julien
Localisation
Poteau - A

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
enduit granulaire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton,

RAW PRODUCT .
chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-NS-021655-01 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE CROQUIS
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 1
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 1/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

ADRESSE CLIENT

NANTES UNIVERSITE

1 QUAI DE TOURVILLE

BP 13522

44035 NANTES CEDEX 1 1.0

Parc de la & Elantrh
Chantrerie - 8 wmHse

ISME Nantes -
Ecole de Commerce et
M KOKO
h:."ff: - Bar

IMT Atlantique o i

City Residence Campus
Booking.com - Hotels

aipi3n

massage
:deeine

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

KEENDOO

u,. Ulions Keendoo -

Référentiel produnt

pefyteTimique
universitaire de Nantes

LIEU INTERVENTION:

NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHNIQUE
NANTES

POLYTECH NANTES

RUE CHRISTIAN PAUC

44300 NANTES

N ZONE
INTERVENTION:
' BATIMENT IRESTE
WAL CAFETRIA

e

Ecole

polytechnique
umve(snaue
de’Nantes
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 2
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 2/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

PERIMETRE DES TRAVAUX

BATIMENT IRESTE- CAFETERIA
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE NANTES

0 pO ve ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

DATE DE VISITE 30 JUILLET 2024

RAPPORT N° T240642040-V3 établi le 04/09/2024

DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD

TYPE DE RAPPORT REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

INDICE 1:003 version du 04/09/2024
LEGENDE

PERIMETRE/ ZONE DE L'INTERVENTION

Rdc locaux
C021 et LTOO3

PERIMETRE DU REPERAGE AMIANTE :

Le présent rapport annule et remplace le rapport T230061973 établi par APAVE le 27/07/2023
PROGRAMME DES TRAVAUX:
Le programme des travaux (en piéces jointes du présent rapport) a l'origine de ce repérage, a été
défini par le document de référence «NUI-APS Réaménagement de la cafétaria et des espace
communs" du 12/02/2024 fourni par Mme Colin Adéle maitre d’ouvrage «Service Construction
Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique ". Ci-dessous extrait des plans APS
Cette nouvelle version du rapport (indice 3) fait suite a la dépose des barres de seuil au R+1 et R+2

1

Circulation R+1 Circulation R+2
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Planche de repérage
Client ; NANTES UNIVERSITE Titre : Document 3
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche - 318 Version 0 Lieu dlintervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE RDC LEGENDE % Zg::ﬂﬁ“;i":gf
pove BATIMENT IRESTE- CAFETERIA REPERAGE CAFETERIA RDC %
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE Préléevement Y B YO L4 AL .
NANTES Négatif 1/ 3 prE|evementS réalisés
DATE DE VISITE |30 JUILLET 2024 S — |e 19 /07 /2023
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec
04/09/2024 fibres d’amiante
détectées) P10: Hotte- plaque
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD platreuse + peinture P2: Sol- colle \
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT E Sondage / de carrela
BARRORT TRuALS P5: Cloison- ," P9: Poteau- Peinture +
INDICE 1:003 version du 04/09/2024 colle de faience }1’ enduit ciment
|
|
P7: Cloison- : P3: colle de ‘ P4: colle de
Peintura s SondagesS1354 | | plinthe carrelage f! Plinthe carrelage
nduit platreux ‘ , ‘
‘ ;’ P6: Poteau-
>_ o | L ens 4 colle de faience
i s { T —
|
P25: Sol- colle revétement i /' s 3 o
souple + ragréage E004 RoA il L2 P11: Faux plafond
platreux
P26: Cloison- enduit de E¢
jointoiement carreaux platre o
P27: Mur- enduit platreux + | P22: Sol- colle revétement
peinture souple + ragréage
PB;lv:ur-lgeinture * e P23: Mur- enduit ciment + enduit platreux +
enduit platreux g;gi peinture
P1: Sol- colle 003 <
dazatrolane S04 == P24: Plafond- enduit platreux + peinture
e P19: Cloison- bande calicot + enduit
P13: P"nthe & piatreux + peinture
Az A& H "
bolsspelntiits i i P21: Cloison- plot colle de doublage
e i s i
P12: fol- colle revétement g T ¥ P20: Faux plafond
souple + ragréage €0o7bi ] ' fibreux
— : E P18: Sol- Colle jaune
~~~~~ + ragréage
el s P17: Sol- Peinture +
ois- peinture e
\ P14: Sol- colle revétement
souple + ragréage
o e R i e = 71" “\[P16: Pare vapeur et isolant
minéral
Page : 148/301
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Planche de repérage

ZONE REPERAGE:
CAFETERIA RDC

Client ; NANTES UNIVERSITE Titre : Document 4
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 4/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE RDC LEGENDE >
pove BATIMENT IRESTE- CAFETERIA REPERAGE CAFETERIA RDC ;
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE Prélévement e 3 L
NANTES Négatif 2/3 complément de
’d b Ve .7
DATE DE VISITE |30 JUILLET 2024 Prélbviniont prelevements reallses |e
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec
04/09/2024 fibres d’amiante 04/04/2024
détectées)
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD
C43: Extérieur- Mur- enduit
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT E Sondage atlaire ; €07: Menuiserie-
RAPPORT TRAVAUX joint vitrier
- C05: Faux plafond
INDICE 1:003 du 04/09/2024 .
biakollfockia i platreux C06: Mur- enduit
0 d €04: Mur enduit plétreux + peinture
: ranulaire + peinture C:::;t:orte bols-
CO01: carreaux platre- ouche + pe e P e
enduit platreux | J
€02: carreaux platre- _\L\ E014¥ kg - “Eors 4 €08: Mur- colle
enduit platreux : = < == de falence
- ] o0 -
C09: Gaine VMC- €004 > ——
scotch étanchéité gris
ss EC D U D D D
12
C11: Faux plafond - ,
vertical platreux ——
o a C19: Gaine VMC- joint
C14: Poteaux- enduit R mastic marron étanchéité
==
B =:{ | C20: Pare vapeur + laine
C12: Mur- enduit T =  Imincele
| granulaire + peinture ~q - cooz H C22: Mur- enduit platreux + colle
e papier peint
C15: Poteaux- enduit . -
ranulaire + peinture C27: Peinture Encadrement
co01 T fenétre en bois + joint
= P
::elzét Peintu;:lﬁzcat:r:ment g - C28: Porte bois- peinture
re en bois + join o o s
i C23: Mur parpaing- enduit
C13: Mur- enduit 4 ik jointoiement + peinture
ranulaire + peinture % C24: Mur parpaing- enduit
ST o : jointoiement + peinture
21: Bar- revétemen
de sol souple + colle
S |\ [C25: Piafond béton-
C1s: Mne'i‘"'se"e‘ / enduit + peinture
oint v r er """ s "'_'_'*'_:'_"_:'
R A C26: Plafond béton-
enduit + peinture
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Planche de repérage

Client ; NANTES UNIVERSITE Titre : Document 5
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche - 518 Version - 0 Lieu dlintervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
5 ZONE REPERAGE:
REPERAGE MURS CAFETERIA LEGENDE > ¥
— MURCAFETERIA RDC
pove BATIMENT IRESTE- CAFETERIA REPERAGE CAFETERIA RDC } : .
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE Prélévement e .
\
NANTES Négatif 3/3 complément de r
rd B 7 .7 3
DATE DE VISITE | 30 JUILLET 2024 Prélviint prelevements réalisés le
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec : s
04/09/2024 gbfes ‘;’a’)'"a"te 16/ 05/ 2024 SUR LES MURS
étectées
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD -
P5: Cloison- [:;o: Mur enduit =S
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT colle de faience .
Ricsans PRI E Sondage nulaire + peinture | 73 Extérieur- Mur- enduit
C04: Mur | granulaire
INDICE 1:003 version du 04/09/2024 enduit
granulaire + C06: Mur- enduit
0 peinture platreux + peinture
’ 0 D
DU ena 0 D O » 0
D 0 D D pe
¥
Ei i E013 4 .
D08: Mur- enduit granulaire + a i (2] = :Osfa;\ll ur- colle
peinture- contre analyse y glaience
préldvement C03 o L1008 S8
2T D04 O 0
C01: carreaux platre- 9 34 o .
enduit platreux U] — .
C02: carreaux platre- -l 3 5
enduit plétreux ‘ 2 = D02: Mur- enduit platreux +
D09: Mur enduit P7: Cloison- % = peinture-
ranulaire + peinture Peinture + B - i .
= |
P8: Mur- Peinture =2 0 p
+ enduit platreux e = DO duit p o
17
E£002 I 0 " 6
C14: Poteaux- enduit -a T -
| granulaire + peinture ' DO05: Mur- enduit platreux + peinture-
E001 T
C12: Mur- enduit T NG D06 duit p 0
| granulaire + peinture S : 0 p :
S10 B  Jeoo7bis
C15: Poteaux- enduit g
nulaire+peinture | N NL S
- C22: Mur- enduit platreux + colle
C13: Mur- endc.flt papier peint
ranulaire + peinture
Si1 C23: Mur parpaing- enduit
/ jointoiement + peinture
T ———rk K 7\_"'.1'."'-1:7\:‘ . C24: Mur parpaing- enduit

jointoiement + peinture

Repérage amiante avant travaux
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pove BATIMENT IRESTE- CAFETERIA

ECOLE POLYTHECHNIQUE DE

DATE DE VISITE 30 JUILLET 2024

RAPPORT N° T240642040-V3 établi le
04/09/2024
détectées)
DESSINATEUR  |JULIEN GRIMAUD
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT E Sondage
RAPPORT TRAVAUX
INDICE 1:003 version du 04/09/2024

Prélévement
NANTES Négatif

Prélévement
Positif (avec
fibres d’amiante

REPERAGE RDC locaux C021
et LT 003
prélevements réalisés le
04/04/2024

Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 6
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
Ne planche : 6/18 Version : 0 Lieu d'intervention : Zglg;:zsﬁ:r:'\éggf Batiment IRESTE
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

REPERAGE RDC LEGENDE ZONE REPERAGE: C021

& L7003 RDC

Dalle de sol + colle AVEC FIBRES D’AMIANTE
DETECTEES- sur analyse voir rapport

8466708/51.2.2.R du 23/07/2020 REALISE
PAR BUREAU VERITAS

C40:Mur sous bassement- 1

enduit granulaire + peinture
3] i - (]

C41:Sol (sous dalle technique)-
enduit granulaire + peinture

C30: Poteaux- enduit
ciment + peinture

N
>,

Cc022
33.16
Sas

C32: Plinthe bois- peinture

N,
NS,
E NN
N\

C33: Ouverture dans mur- —
laine minérale + tissus .
C34: Poteaux ;
métallique peinture
C31: Porte bois- peinture

o))

C38: Faux plafond
fibreux

| €29: Cloison- enduit

plgtreux + peinture LGO01
31.28
N\, Non affecté

N

S12

C42: Cloison métallique —
joint souple

2
%2._4‘ C39: Cloison- bande

= calicot

C35: Dalle de sol technique- colle + revétement

C37: Cloison- bande
calicot

C36: Plinthe bois- peinture

Repérage amiante avant travaux
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 7
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 7/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE R+1 LEGENDE oz _ 23"5 "“;::‘;GE‘
) : : EZZAN +
vae BATIMENT IRESTE- MEZZANINES REPERAGE MEZZANINE R+1 .
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE Prélévement
NANTES Négatif
DATE DE VISITE | 30 JUILLET 2024 préldvasnent
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec
04/09/2024 fibres d’amiante Dalle de sol + colle
détectées) AVEC FIBRES
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD D’AMIANTE
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT E Sondage DETECTEES- sur
RAPPORT TRAVAUX analyse voir rapport
_ - C44: Sol (sous barre | 8466708/51.2.2.R C53: Poteau- Dalle de sol + colle AVEC
IHDICE O3 VerSIon Bi104/09/2024 de seuil): colle + du 23/07/2020 enduit granulaire FIBRES D’AMIANTE
S COLE O ENDUIT BLANC REALISE PAR DETECTEES- sur analyse
précents s:;r A0c 505 le BUREAU VERITAS ETSED voir rapport
; : sous barre 8466708/51.2.2.R du
fevgtement souple €45: Garde-corps de seuil): colle + 23/07/2020 REALISE PAR
étalligie peiniire ragréa BUREAU VERITAS
— : f
s14 B e
I|£3
> A0t =
32634 e RSN S SRR ISR SRS IR ISERSSSHS) ISR A 7% | REETNEES,
D01: Sous b de > SR e e e R ] T | Emat
duit b - colle revétement
souple + ragréage
© b ] P30: Sol Passerelle
519- idem A= 2 J— collle revéte+ g:gm
prélévement D1 ~ SOUpIC T Tagradge
‘A.,\ ----------- W ---eemm e -

¥

N\ s

o101
782
—

P32: Sol - colle
revétement
souple + ragréage

o P29: Nez de Marche
/1 - colle revétement P 2=
Wl souple D

4
38

il |ore |2 | w2
- 2% N
ol P31:Sol-colle | |P34: Plinthe P33: Plinthe
S latre revétement : bois- peinture bois- peinture
pe souple + ragréage

C51: colle + ragréage

Repérage amiante avant travaux
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 8
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 8/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE R+1 LEGENDE R ‘ , » = : ‘
DOVe SR DENEIRESTE MEZZARINES REPERAGE BARRE DE SEUIL et MURS MEZZANINE R+1
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE Prélévement
NANTES Négatif e ZONE REPERAGE:
; —_— E—— MEZZANINE R+1
DATE DE VISITE 30 JUILLET 2024 Prélévement ! e S :
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec
04/09/2024 fibres d’amiante
détectées)
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT E Sondage
RAPPORT TRAVAUX
INDICE 1:003 version du 04/09/2024
$39 et S40: COLLE NOIRE
présente sur 30cm sous le
revétement souple
L L
AT " L.
N Ay
g 2 —r
8121 B1152 B1151
M— T - wr | ur == = o
B3 Blu'l = -
DO1: Sous barrede B = s e~ QI - , o s | -
seuil- enduit blanc - 4 DO02: Sous barre de
C44: Sol (sous barre i seuil- enduit blanc
de seuil): colle + ' S25
= ENDUIT BLANC
$19-idem
prélévement D1-
ENE & S i b SR b S e
D »
D
| B)
D10: Mur- enduit S20 R e 3] ok gz D:I
platreux ' = == 22 ==
N W 1/
A D12: Cloison/ _ wla |w|w ||| aw| e oz g
doublage- enduit S22 il s (Rl el (el el (B R e
D09: Cloison/ H platreux {]\UH . | g€l . e
doublage- enduit B piiiRinsidiN i dAasiRiR N iR AR adiNnnin
platreux
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 9
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 9/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE R+2 LEGENDE ZONE REPERAGE:
MEZZANINE R+2

pave

BATIMENT IRESTE- MEZZANINES
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE

NANTES
DATE DE VISITE 30 JUILLET 2024
RAPPORT N° T240642040-V3 établile
04/09/2024
DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD
TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT
RAPPORT TRAVAUX
INDICE 1:003 version du 04/09/2024

Prélévement
Négatif

Prélévement
Positif (avec
fibres d’amiante
détectées)

Sondage

REPERAGE MEZZANINE R+2

Dalle de sol + colle AVEC FIBRES D’AMIANTE
DETECTEES- sur analyse voir rapport

8466708/51.2.2.R du 23/07/2020 REALISE

PAR BUREAU VERITAS

o g g g e ey
' ' ' ' 1
Condveedsoodswwd

P36:

Sol Passe

relle -

ent

P35: Marche
revétement endiit cients.
souple + ragréage peinture

P37: Sol - colle

revétement souple

P38: Plinthe
bois- peinture-

B219
e
_ Loy _
[N
8218 8217 B216 B215 B8215.1 B214 B213
" 11588 s " "ar ) mn
— — — — — —
C204.1
s c205 £205.1 c206 c207 c208
Teie 0 s s sn
— — — - —
A = | D\
1 —
- [
\J LAd
1 11 J
— 1 c213 c212 c211
P 3783 e
— — —
caz23
0%
O
(22
D3 e SO 0 4
D
3466708 d
DPAR BUREA RITA

Sondages 16
et17

118
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Planche de repérage

DO5: Ragréage sous sol
souple- enduit blanc

§37

i TS G e |
bocdeacdecodecod

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 10
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 10/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
REPERAGE R+2 LEGENDE o = ZONE REPERAGE:
pove BATIMENT IRESTE- MEZZANINES REPE \ GE BARRE D : EU"-
ECOLE POLYTHECHNIQUE DE n Prélévement 28 \ 3
NANTES Négatif Y =
DATE DE VISITE 30 JUILLET 2024 Prélevement | I
RAPPORT N° T240642040-V3 établi le Positif (avec '
04/09/2024 fibres d’amiante
détectées)

DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD

TYPE DE REPERAGE AMIANTE AVANT Sondage

RAPPORT TRAVAUX

INDICE 1:003 version du 04/09/2024

8213 B212
e

B219
s
o s
: E!E ) B216 8215 82151 B214
" - aw "y s 1568 mn
- — —
______________ Do ‘ Ragméage mus /

=
=1
g a
n/ ! \ e o . Tm
— DO7: Cloison/ doublage- - ) ¥ | == =
enduit platreux J : . J TXT s31

ca19 c218 c217 c216 c215 2 4 l ca13 c212 can v

D28t ~d — — — — erd = ww c210

- - c2151 | czz34 cz3 -

DO6: Cloison/ doublage- 532

‘enduit platreux

endult

214
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 11
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 11/18 Version : 0 ey Qiiffaramiten | POLYT!E(;HINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

ocalisation des
materiaux et produits

avec fibres d’amiante
detecteées

Page : 156/301
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 12
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 12/18 Version : 0 (L= Gt ¢ POLYTEQHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

opove

DATE DE VISITE MUR: ENDUIT FIBREUX EN SOUS COUCHE PEINTURE

RAPPORT N°

PRECISION APPORTE PAR LE LABORATOIRE D’ANALYSE- VOIR PV REFERENCE AR-24-RB-017180-01

DESSINATEUR

(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (blanc). Les autres matériaux

TYPE DE RAPPORT décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du

INDICE risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

MUR: MATERIAU SEMI DURE FIBREUX SOUS
PEINTURE AVEC FIBRES D’AMIANTE
DETECTEES

C03: Mur- ENDUIT FIBREUX

D11: Mur- ENDUIT

DO7: Mur- ENDUIT FIBREUX FIBREUX

DO04: Mur- ENDUIT
FIBREUX

DO03: Mur - ENDUIT
FIBREUX

C16: Mur- END
FIBREUX

DO01: Mur- ENDUIT FIBREUX

DO06: Mur- ENDUIT FIBREUX

Suite aux résultats d'analyses hétérogénes des préléevements réalisés sur les murs
et afin de ne pas multiplier les prélévements, I'ensemble des murs présentant des
similitudes d'ouvrage devront étre considérées comme amianté, des prélévements
supplémentaires pourront étre réalisés au cas par cas en fonction des zones
impactées par les travaux.

Repérage amiante avant travaux

Page : 157/301




Planche de repérage

Document 13

Client : NANTES UNIVERSITE Titre :
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 13/18 Version : 0 L G e ¢ POLYTEQHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Commentaire :

@Cpave

DATE DE VISITE

RAPPORT N*

DESSINATEUR

TYPE DE RAPPORT

INDICE

SOL- DALLE DE SOL ET COLLE AVEC FIBRES
D’AMIANTE DETECTEES

: VOIR PV ANALYSE

(AR-20-SE-005566-01) RAPPORT REFERENCE
8466708/51.2.2.R DU 23/07/2020 REALISE
PAR BUREAU VERITAS

Dalle de sol + colle AVEC FIBRES D’AMIANTE
DETECTEES- sur PV analyse (AR-20-SE-005566-

01) voir rapport 8466708/51.2.2.R du

23/07/2020 REALISE PAR BUREAU VERITAS

Repérage amiante avant travaux
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 14
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 14/18 Version : 0 Lieu d'intervention : POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

Opove

DATE DE VISITE

RAPPORT N° : VOIR PV ANALYSE (AR-20-SE-005566-01) RAPPORT
o R REFERENCE 8466708/51.2.2.R DU 23/07/2020 REALISE PAR BUREAU VERITAS

TYPE DE RAPPORT

INDICE

CI-DESSOUS EXTRAIT DU RAPPORT référence 8466708/51.2.2.R

SOL- DALLE DE SOL ET COLLE AVEC FIBRES
D’AMIANTE DETECTEES

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE LEGENDE | Shuation du bisn
T 4
. | Matérioex ot produits contenant de famiante -
POLYTECH . Bltsment iroste Pred " L -

U000 NANTE S
| I 2/ T i Prélvement n'X ne ‘ Ertourage de
Datevinile | M0S00 cortenent pas & amisnie potea w
A wur A cavr )
R+1 rrn o= @-‘D Sandage il aen slle A D DA A
| 4| ! 3 3

Dalle
ooy | :: T r 1 : Non viste ‘ E] D 0 appo \
— - B e ) ™ 246670 d 0 020 REA sy
?m P1] 4 A A
B 1 I L
\ / AMPHITYEATR
° I Z
L1008 —
=
° E108
| ?
° gmesm $ 3: * Z -
SN —F
N oS ¥ 812
i St o2
° H ) o ° 4 ° o . ° 1 AMPHITHEATRE [
- ) — — s
-
- e
= =2 -3 nu 2
I " W
® c1%
o -y -
0124 124 124 E11d 17 Py L1y all 11 C108
9 2 12 1" 14 1" 1" 10 -
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : Batiment IRESTE - AM-RDTA Adresse : Rue C. Pauc 44000 NANTES [Localisation ‘R+1
MAALAl ame * Vacdae | - SALVTD AM® b wlmmalun - A I
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 15
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 15/18 Version : 0 ey Qiiffaramiten | POLYT!E(;HINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

opove

DATE DE VISITE

RAPPORT N°

DESSINATEUR

TYPE DE RAPPORT

INDICE

SOL- DALLE DE SOL ET COLLE AVEC FIBRES
D’AMIANTE DETECTEES

: VOIR PV ANALYSE (AR-20-SE-005566-01) RAPPORT
REFERENCE 8466708/51.2.2.R DU 23/07/2020 REALISE PAR BUREAU VERITAS

CI-DESSOUS EXTRAIT DU RAPPORT référence 8466708/51.2.2.R

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE LEGENDE TS
Adresse mz'.‘..‘."...’:l'ﬁ"""" Prélévement n*X Maticisux et produits contenant de Famiante : - y .
4000 NANTE S ‘ contenant de I'amiante o S\
1 Préiévement n*X ne Dalle de sol :
_Duteviels | 20052020 contenant pas d amante E] w
Auteur X LK cALvez
R+2 W dossier | s4mo708 @ Sondage
Planche ¥»
- r ) = Non wisgé
| Paniuvation | maice | 0 : 3 D3 A 0 0 A DA A \\
D 0 appo
346670 d U 020 REA

B Eed o]

o213 ¥ ; |
1 <R

212

P5

C208

Repérage amiante avant travaux
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 16
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 16/18 Version : 0 ey Qiiffaramiten | POLYT!E(;HINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

opove

DATE DE VISITE

R+1/ POTEAU: MATERIAUX PLATREUX BLANC/ COLLE NOIRE

RAPPORT N° -. ™

DESSINATEUR
TYPE DE RAPPORT
INDICE

R+1 PASSERELLE C129- ENDUIT Pl.’f\TREUX
S AVEC FIBRES D’AMIANTE DETECTEES

Les résultats des analyses (2 prélevements) sont
hétérogénes, avec une teneur en fibres d'amiante
proche de la limite de détection. Des
prélevements complémentaires pourraient étre
effectués afin de mieux définir le périmétre
amianté. A ce stade, I'ensemble du mur sera
considéré comme amianté

D11: Mur- enduit platreux

1
=
2 sad 5
- A4 N
cue
o
J . N P Y B
cie | e cie 1 e cn e 1 cie
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Planche de repérage

Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 17
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 17/18 Version : 0 (L= Gt ¢ POLYTEQHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :

°pove

DATE DE VISITE

RAPPORT N°

DESSINATEUR

TYPE DE RAPPORT

INDICE

DO1: Sous barre de
seuil- enduit blanc

8100
e
—

8112
Pl
—

"

ow

y
............:.'Z ——
0129
e
—
__________ ~f
cior
-
o=
—3
c12e
ae
—
cie | cns cie | o c1n2 cm c1o

c1n

Repérage amiante avant travaux
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Planche de repérage
Client : NANTES UNIVERSITE Titre : Document 18
N° rapport : T240072440-VERSION 3- IREST NANTES UNIVERSITE ECOLE
N° planche : 18/18 Version : 0 L G e ¢ POLYTEQHINQUE Batiment IRESTE
- rue Christian Pauc
Type : Croquis 44300 NANTES
Date : 04/09/2024 Batiment :
Intervenant : GRIMAUD Julien Etage :
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire :
@Cpave
PR R+2/ SOL SOUS BARRE DE SEUIL: MATERIAUX PLATREUX BLANC
RAPPORT N°
DESSINATEUR
TYPE DE RAPPORT
INDICE : 5 5 s LA ke
| : W g M 5 3
~ % \ - VA ‘"—‘—-‘ﬁ \\ e
R+2 PASSERELLE E206- ENDUIT PLATREUX ; = : S : . - 3
SOUS BARRE DE SEUIL AVEC FIBRES /ey S 7= [rle]e el - [ A« [ [r]v] » BFITPT [
D’AMIANTE DETECTEES , @ B, 5, Ll S s shwe o ow To T[] ERRLER T T
DO05: Ragréage sous sol
souple- enduit blanc
. I LB L !ﬁl:.’\ L ToN LY ] ?
K
B216 B215 82151 B214 8213 B21
-“‘--___ e '.‘—____.--""‘_'-- 'ze b——
LTI (AT - v | =1
x 1 =
v e | @ T
1 4
c201 c202 c203 C204 e C205 Cc206 T C208
”_’! I.)—‘ :_- Lll nn u_u "mu "
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Repérage amiante avant travaux
oo

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES
PV_00720230701110012

.Q. -
& eurofins
Analyses pour le Batiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCT!I
Monsieur Julien GRIMAUD

5 Rue de la Johardiére

44800 SAINT-HERBLAIN

Notre référence : AR-23-NS-056080-01

Numéro de dossier : 23W022680

Référence de dossier :

C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23W022680-001 - Référence P001-RDC - EO01 Zone cuisine - A - Sol - Colle de carrelage, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-002 - Référence P002-RDC - EO01 Zone cuisine - A - Sol - Colle de carrelage, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-003 - Référence PO03-RDC - E001 Zone cuisine - A - Plinthes - Colle de plinthes -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-004 - Référence PO04-RDC - E001 Zone cuisine - poteau - Plinthes - Colle de plinthes -
Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-005 - Référence PO05-RDC - E014 Laverie - A - Revétement de murs - Colle de faience,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-006 - Référence P006-RDC - EO01 Zone cuisine - poteau - Revétement de murs - Colle
de faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-007 - Référence P007-RDC - E001 Zone cuisine - A - Cloisons - enduit platreux +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analy pour le i Quest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-43308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: 433 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins. friamiante/analyses/
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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- N° 23W022680-008 - Référence PO08-RDC - E001 Zone cuisine - A - Murs - enduit platreux + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-009 - Référence P009-RDC - E001 Zone cuisine - A - Poteaux - enduit ciment +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-010 - Référence PO10-RDC - E001 Zone cuisine - A - Hotte - panneaux platreux,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-011 - Référence P011-RDC - E001 Zone cuisine - A - Faux plafond - plaque de
faux-plafond platreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-012 - Référence P012-RDC - EQ01 Cafétéria zone restauration - A - Sol - colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 23W022680-013 - Reéférence P013-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Plinthe bois -
Peinture, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-014 - Référence P014-RDC - EQ01 Cafétéria zone restauration - A - Sol - colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-015 - Référence PO15-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Plinthe bois -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N? 23W022680-016 - Référence PO16-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Isolant dans plenurn
- Pare vapeur + laine minérale, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

- N° 23W022680-017 - Référence PO17-RDC - E0QO7 - A - Sol - peinture + enduit granulaire, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-018 - Référence P018-RDC - EO07 - A - Sol - colle jaune + enduit granulaire, prélevé pai
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-019 - Référence PO19-RDC - EQ07 - A - Doublage - bande calicot + enduit platreux +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Analyses pour le Batiment

Eurofins Anal, pour le Bati Quest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobietre
F-43308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins. framiante/analyses/
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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- N° 23W022680-020 - Référence P020-RDC - EQ07 - A - Faux plafond - plaque de faux-plafond fibreux,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-021 - Référence P021-RDC - EQ07 - A - Doublage- plot de colle - Enduit plétreux,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-022 - Référence P022-RDC - E003 Atelier - A - Sol - Colle + ragréage - Sol souple,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-023 - Référence P023-RDC - E003 Atelier - A - Murs - enduit platreux +enduit ciment +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-024 - Référence P024-RDC - E003 Atelier - Plafond - Plafond - Enduit platreux +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-025 - Référence P025-RDC - E004 Restaurant - A - Sol - colle + ragréage - Sol souple,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-026 - Référence P026-RDC - E004 Restaurant - A - Cloison carreau plétre - nduit
plétreux de jointoiement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 23W022680-027 - Référence P027-RDC - E004 Restaurant - A - Murs - enduit platreux + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-028 - Référence P028-R+1 - E129 circulation- mezzanine - A - Escalier- marche - colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-029 - Référence P029-R+1 - E129 circulation- mezzanine - A - Escalier- Nez marche -
Colle + bande caoutchou, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

- N” 23W022680-030 - Référence PO30-R+1 - E129 circulation- mezzanine - passerelle - Sol - Colle +
Ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 23W022680-031 - Référence PO31-R+1 - E129 circulation- mezzanine - Mezzanine - Sol - Colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Analyses pour le Batiment

Eurofins Anal, pour le Bati Quest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobietre
F-43308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins. framiante/analyses/
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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- N° 23W022680-032 - Référence P032-R+1 - E129 circulation- mezzanine - Mezzanine - Sol - Colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-033 - Référence P033-R+1 - E129 circulation- mezzanine - mezzanine - Plinthe bois -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-034 - Référence P034-R+1 - E129 circulation- mezzanine - mezzanine - Plinthe bois -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-035 - Référence P035-R+2 - E206 circulation- mezzanine - A - Escalier- marche - colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-036 - Référence P036-R+2 - E206 circulation- mezzanine - passerelle - Sol - Colle +
Ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-037 - Référence PO37-R+2 - E206 circulation- mezzanine - Mezzanine - Sol - Colle +
ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-038 - Référence P038-R+2 - E206 circulation- mezzanine - mezzanine - Plinthe bois -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23W022680-039 - Référence P039-R+2 - E206 circulation- mezzanine - mezzanine - Sol- barre de
seuil - Colle jaune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Analyses pour le Batiment

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Quest SAS

Eurofins Anal, pour le Bati Quest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobietre
F-43308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins. framiante/analyses/
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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% eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT QUEST SAS
Eurofins ABO

Rue Pierre Adolphe Bobierre

Site de la Géraudiére

44300 Nantes

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01
Référence laboratoire N° : 23EK056437
Regu au laboratoire le : 24/07/2023

Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59
Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Date de réception :21/07/2023

Page1/12

Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE

rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,

o Techni Brénarafi
o | Retérence client Description visuelle | TeALS L—_Fee Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 23W022680-001 - Matériau dur de type MREgGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
P001-RDC - E001 Zon: | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
cuisine - A - Sol - Colle | (beige) ; matériau dur de acide
de carrelage type ciment-colle (gris) ; (méthode

matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(beige)

002 | 23W022680-002 - Matériau dur de type rRE!;rGL 14132 Calcination Fibres d'amiante non
P002-RDC - E001 Zon: | carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
cuisine - A - Sol - Colle | matériau dur de type acide
de carrelage ciment-colle (gris) ; (méthode

matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris)

003 | 23W022680-003 - Matériau dur de type /MREJGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
P003-RDC - E001 Zon | carrelage, faience et/ou attaque détectées
cuisine - A - Plinthes - | (beige) + (gris) ; acide
Colle de plinthes - matériau dur de type (méthode
Carrelage ciment-colle (gris) ; interne de

matériau semi-dur traitement)
(beige) ; matériau
semi-dur (blanc)

004 | 23W022680-004 - Matériau dur de type MRESTGL & B > Calcination Fibres d'amiante non
P004-RDC - E001 Zon: | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
cuisine - poteau - (beige) + (gris) ; acide
Plinthes - Colle de matériau dur de type (méthode
plinthes - Carrelage ciment-colle (blanc) interne de

traitement)
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

acreditacdo
e

LO20S
1SOMEC 17025
Ernsion
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«+ eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page2/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
005 pzag‘glso.pzazpegq-gg?; Matériau dur de type /MREJGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
;) carrelage, faience et/ou attaque détectées
Laverie - A- (blanc) ; matériau dur de acide
Revétement de murs - | tyoe ciment-colle (beige) (méthode
Colle de faience ; matériau semi-dur interne de
(blanc) ; matériau souple traitement)
fibreux de type papier,
carton (marron)
Matériau souple fibreux "?ﬁgz 212 4 Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
006 | 23W022680-006 - Matériau de type peinture| MXEZTI'Z 172 Calcination Fibres d'amiante non
P006-RDC - E001 Zon | (beige) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
cuisine - poteau - type carrelage, faience acide
Revétement de murs - | (blanc) ; matériau (méthode
Colle de faience semi-dur (blanc) ; interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle (beige)
Matériau dur de type ’"&2 172 Calcination Fibres d'amiante non
ciment-colle (beige) ; et/ou attaque détectées
matériau dur de type acide
ciment-colle (gris) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) traitement)
007 | 23W022680-007 - Matériau de type peinture HFGTZI T2 Calcination Fibres d'amiante non
P007-RDC - E001 Zon: | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cuisine - A - Cloisons - | semi-dur de type enduit acide
enduit platreux + (blanc) (méthode
peinture mtgrne de
traitement)
Matériau semi-dur de rRESTGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 —_—
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL L0705
1SOMEC 17028
Ernsion
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., f
o eurorins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page3/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° o D P - 1 Techniq Prép ion
Soh. Reéférence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
008 | 23W022680-008 - Matériau de type peinture MREJGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO08-RDC - E001 Zon: | (blanc) ; matériau / etlou attaque détectées
cuisine - A - Murs - semi-dur de type enduit acide
enduit platreux + (blanc) (méthode
peinture interne de
traits t)
Matériau semi-dur de ,ﬂREGTGL 142 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
009 | 23W022680-009 - Matériau de type peinture MKESTZI 172 Calcination Fibres d'amiante non
P009-RDC - E001 Zoni | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cuisine - A - Poteaux - | semi-dur de type enduit acide
enduit ciment + (granulaire) (blanc) ; (méthode
peinture matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris) en traces
Matériau dur de type rR*EgGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
010 | 23W022680-010 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R ; / R6GL
P010-RDC - EQ01 Zon: | (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
cuisine - A - Hotte - semi-dur (fibreux) acide
panneaux platreux (beige) (methode
interne de
trait t)
Matériau semi-dur ,nlngL 172 Calcination Fibres d'amiante non
(fibreux) (beige) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 —_—
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL L0705
1SOMEC 17028
Ernsion
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«% eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page4/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation I
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
011 | 23W022680-011 - Matériau de type peinture| /MREJGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
P011-RDC - E001 Zone | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cuisine - A - Faux semi-dur de type plaque acide
plafond - plaque de (fibreux) (brillant) (beige) (méthode
faux-plafond platreux intame de
traitement)
012 | 23W022680-012 - Matériau semi-dur de MgJAC 172 Calcination Fibres d'amiante non
P012-RDC - E001 type revétement de sol / et/ou attaque détectées
Cafétéria zone (bleu) acide
restauration - A - Sol - (méthode
colle + ragréage - Sol interne de
souple traitement)
Matériau de type colle /MR'EJGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (marron) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(beige)
013 | 23W022680-013 - Matériau de type peinture| VREGTGL T2 Calcination Fibres d'amiante non
P013-RDC - E001 (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Cafétéria zone semi-dur fibreux de type acide
restauration - A - bois, copeaux (marron) (méthode
Plinthe bois - Peinture interne de
traitement)
Matériau semi-dur ;WRI'EJGL 1<f @ Calcination Fibres d'amiante non
(blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
014 | 23W022680-014 - Matériau souple de type /MXEZTI'Z 112 Calcination Fibres d'amiante non
P014-RDC - E001 revétement de sol et/ou attaque détectées
Cafétéria zone (fibreux) (bleu) + (gris) acide
restauration - A - Sol - (méthode
colle + ragréage - Sol interne de
souple traitement)
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 —_—
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL L0705
lsal!(t;;::;
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

. "
«% eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page5/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation I
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
Matériau de type colle /MREJGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris)
015 | 23W022680-015 - Matériau (fibreux) (de MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
5 / R6GL
P015-RDC - E001 différentes couleurs) ; et/ou attaque détectées
Cafétéria zone matériau de type acide
restauration - A - peinture (blanc) ; (méthode
Plinthe bois - Peinture matériau semi-dur interne de
fibreux de type bois, traitement)
copeaux (marron)
016 | 23W022680-016 - Matériau souple (fibreux) '7%('3;2 2 152 - Fibres d'amiante non
P016-RDC - E001 (noir) détectées
Cafétéria zone Matériau fibreux de type Mgé&z 272 - Fibres d'amiante non
restauration - A - isolant (jaune) / détectées
Isolant dans plenum - -
Pare vapeur + laine Matériau souple fibreux "/Ks)%:;z 272 - Fibres d'amiante non
minérale de type papier, carton détectées
(marron)
017 | 23W022680-017 - Matériau de type peinture| MFQE(;rGL 12 Calcination Fibres d'amiante non
P017-RDC - EQ07 - A - | (gris) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
Sol - peinture + enduit | type mortier, béton, acide
granulaire chape (gris) (méthode
interne de
traitement)
Matériau dur de type VF{EJGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
018 | 23W022680-018 -
P018-RDC - E007 - A -
Sol - colle jaune +
enduit granulaire
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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«% eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page6/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation I
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
Matériau de type colle /MXEZTT2 112 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type ciment acide
(gris) ; matériau dur de (méthode
type mortier, béton, interne de
chape (gris) it t)
Matériau dur de type ’AXE7}2 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)

019 | 23W022680-019 - Matériau fibreux de type MXEZTI’Z 112 Calcination Fibres d'amiante non
P019-RDC - EQ07 - A - | papier peint (beige) ; / et/ou attaque détectées
Doublage - bande matériau semi-dur de acide
calicot + enduit type enduit (blanc) ; (méthode
platreux + peinture matériau semi-dur de interne de

type plaque (platreux) traitement)
(marron)

020 | 23W022680-020 - Matériau de type peinture ’“XEZTD 112 Calcination Fibres d'amiante non
P020-RDC - EQQ7 - A - | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Faux plafond - plaque | semi-dur fibreux de type acide
de faux-plafond fibreux | faux-plafonds (beige) ; (méthode

matériau semi-dur interne de
(blanc) traitement)

021 | 23W022680-021 - Matériau semi-dur de /MREJH i 1/2 | Calination Fibres d'amiante non
P021-RDC - EQ07 - A - | type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
Doublage- plot de colle acide
- Enduit platreux (méthode

interne de
i t)
Matériau souple fibreux '7?";;2 2] 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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«% eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page7/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation I
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
022 gg‘slgézggq-g%%:; Matériau souple de type /MREQTH A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
9 dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Atelier - A - Sol - Colle acide
+ ragréage - Sol souple (méthode
interne de
trait t)
Matériau de type colle ;WREQTH A 112 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (beige) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)

023 | 23W022680-023 - Matériau de type peinture IMXEZTI.2 172 Calcination Fibres d'amiante non
P023-RDC - E003 (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Atelier - A - Murs - semi-dur de type platre acide
enduit platreux +enduit | (blanc) ; matériau dur de (méthode
ciment + peinture type mortier, béton, interne de

chape (gris) traitement)
Matériau semi-dur de ’"&2 1712 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

024 | 23W022680-024 - Matériau de type peinture /MREQTH A T2 Calcination Fibres d'amiante non
P024-RDC - EQ03 (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Atelier - Plafond - semi-dur de type plaque acide
Plafond - Enduit (platreux) (marron) (méthode
platreux + peinture interne de

traitement)

025 | 23W022680-025 - Matériau souple de type MREJH " 172 Calcination Fibres d'amiante non
P025-RDC - E004 dalle de sol (bleu) / et/ou attaque détectées
Restaurant - A - Sol - acide
colle + ragréage - Sol (méthode
souple interne de

traitement)

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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«% eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page8/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation I
Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.

Matériau de type colle /MREJH A 112 Calcination Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées

semi-dur de type acide

ragréage (marron) (méthode

interne de
traitement)

026 | 23W022680-026 - Matériau semi-dur de ;V'REQTH A 112 Calcination Fibres d'amiante non
P026-RDC - EQ04 type platre (blanc) et/ou attaque détectées
Restaurant - A - acide
Cloison carreau plétre - (méthode
nduit platreux de interne de
jointoiement traitement)

027 | 23W022680-027 - Matériau de type peinture erZII'Z 112 Calcination Fibres d'amiante non
P027-RDC - E004 (bleu) ; matériau de type et/ou attaque détectées
Restaurant - A - Murs - | peinture (blanc) ; acide
enduit platreux + matériau semi-dur de (méthode
peinture type platre (blanc) interne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;WXEZII? 172 Calcination Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

028 | 23W022680-028 - Matériau de type peinture ;V'REGTGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
P028-R+1 -E129 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type dalle de sol acide
- A- Escalier- marche - | (bleu) (méthode
colle + ragréage - Sol interne de
souple 2

Matériau de type colle "'{gGL 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
type mortier, béton, acide
chape (beige) (méthode
interne de
traitement)

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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s, f
o eurorins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page9/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

ol Réfé i Description visuelle | Teenid Froparation

Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames.

029 | 23W022680-029 - Matériau semi-dur /MKESTZI T2 Calcination Fibres d'amiante non
P029-R+1 - E129 (blanc) en traces ; et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | matériau souple (noir) acide
- A - Escalier- Nez (méthode
marche - Colle + bande interne de
caoutchou traitement)

030 | 23W022680-030 - Matériau de type peinture r'lngL 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P030-R+1 -E129 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type dalle de sol acide
- passerelle - Sol - (bleu) (méthode
Colle + Ragréage - Sol inteme de
souple traitement)

Matériau de type colle rggGL i B Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris) en traces
Matériau dur de type ,“}(EESEI 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

031 | 23W022680-031 - Matériau de type peinture rRE(;rGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
P031-R+1 - E129 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type dalle de sol acide
- Mezzanine - Sol - (bleu) '(méthode
Colle + ragréage - Sol inteme de
souple traitement)

Matériau de type colle rKEeTZI T2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide

ragréage (rose) ; (méthode

matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)

(blanc)

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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«* eurofins
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page10/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023
Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

o Réfé i Description visuell Techiy ECPHE I

Soh. rence client P! utiisée | [N5 prep 7N Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames.

032 23W022680-032 - Matériau de type peinture /MREJGL T2 Calcination Fibres d'amiante non
P032-R+1 - E129 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type dalle de sol acide
- Mezzanine - Sol - (bleu) (méthode
Colle + ragréage - Sol :“3”‘3 de
souple t)

Matériau de type colle ,ﬂREGTGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(blanc)
033 | 23W022680-033 - Matériau de type peinture] MET 172 | Calcination Fibres d'amiante non
; / R6GL
P033-R+1 - E129 (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | semi-dur fibreux de type acide
- mezzanine - Plinthe bois, copeaux (marron) (méthode
bois - Peinture interne de
traitement)

034 | 23W022680-034 - Matériau de type peinture| VRE(;[GL y b Calcination Fibres d'amiante non
P034-R+1 - E129 (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | semi-dur fibreux de type acide
- mezzanine - Plinthe bois, copeaux (marron) (méthode
bois - Peinture intome de

traitement)

035 | 23W022680-035 - Matériau de type colle y'KEBEI 172 Calcination Fibres d'amiante non
P035-R+2 - E206 (jaune) ; matériau de et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | type peinture (gris) | acide
- A - Escalier- marche - | matériau semi-dur de (méthode
colle + ragréage - Sol type r_agréage‘ (rose) :_ intgrne de
souple matériau semi-dur (gris) traitement)

en traces

036 | 23W022680-036 - Matériau de type peinture IMIESTZ 1,12 Calcination Fibres d'amiante non
P036-R+2 - E206 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type dalle de sol acide
- passerelle - Sol - (bleu) (méthode
Colle + Ragréage - Sol interme de
souple traitement)

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
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% eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page11/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023

Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

o Py s :
é'ih. Référence client Description visuell TR e L Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.

Matériau de type colle /MKESTZI 172 Calcination Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées

semi-dur de type acide

ragréage (rose) ; (méthode

matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)

(blanc)

037 | 23W022680-037 - Matériau de type peinture 7‘)(EZ-I:I'2 112 Calcination Fibres d'amiante non
P037-R+2 - E206 (bleu) ; matériau souple et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | de type revétement de acide
- Mezzanine - Sol - sol (bleu) (méthode
Colle + ragréage - Sol inlemede
souple )

Matériau de type colle y'fztrz 142 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) (méthode

interne de

traitement)

038 | 23W022680-038 - Matériau de type peinture| ;WXEZII'Z T2 Calcination Fibres d'amiante non
P038-R+2 - E206 (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | semi-dur fibreux de type acide
- mezzanine - Plinthe bois, copeaux (marron) (méthode
bois - Peinture intorne de

traitement)
039 | 23W022680-039 - Matériau de type colle rREBTGL 112 Calcination Fibres d'amiante non
) | PO39-R+2 - E206 (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
circulation- mezzanine | souple fibreux de type acide
- mezzanine - Sol- papier, carton (beige) (méthode
barre de seuil - Colle intsme; de
jaune t)
Matériau souple fibreux Mg’igz 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
Observation(s) échantifion(s)
(1) Un matériau souple de type dalle de sol (bleu) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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% eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-065855-01 Date d'émission de rapport : 26/07/2023 22:59 Page12/12
Référence laboratoire N° : 23EK056437 Référence de suivi du dossier N° : 23W022680
Recu au laboratoire le : 24/07/2023 Date de réception :21/07/2023

Date d'analyse : 25/07/2023
Référence dossier Client:23W022680 - C2304223 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2
MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par

Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le Iaboralmre

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le une lyse couche par couche de l'échantilion transmis par le demandeur.
Des P décrits si é dans une méme oouche n ‘'ont pas pu ralre Iob;el de prises d'essai séparées pour I'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne i que les ly e a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantilions ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la d'ami dans les éri Ia limite de détection g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
estde 0.1% en masse.

NB 5 : “Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri a la limite de détection g ie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 ym.

"Fibres d'amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut renf une teneur inféri 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d" éditation du ire est sous le n° LO705-1 et est disponible sur hitp://iwww.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des mé avec éditations flexil i édiaires peut étre ée sur

https:/iwww. fins-lab- i testing-p 9 Srio-d Alise-d q

NB&8:Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1de Iamde 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les ériaux et p

Validé et approuvé par :

7S |

Ve (Y

4"], W

JiAv

Pedro Silva
Technicien de laboratoire

La ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concermne que les objets soumis
I'essai tels quiils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01
Dossier N° : 24W009659
Référence dossier Client:
C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -

Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17
Date de réception : 05/04/2024

Page1/11
Date d'analyse : 05/04/2024

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 204 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208

NANTES UNIVERSITE
N® i Description visuelle Techniq Préparation
&ch. Référence client utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- 0

001 | C001-RDC - E004 Matériau semi-dur de MIEETYG. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Restaurant - A - type enduit (platreux) ;i attaque acide détectées
Cloison carreaux platre | (blanc)(i) (méthode
- Enduit platreux interne de
jointoiement traitement)

002 | C002-RDC - E004 Matériau semi-dur de MFEE-I;’S' 172 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Restaurant - A - type enduit (platreux) L attaque acide détectées
Cloison carreaux platre | (blanc)(i) (méthode
- Enduit platreux interne de
jointoiement traitement)

003 | C003-RDC - E014 Matériau de type peinture ,‘FerB. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
Laverie - A - Mur - (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
enduit granulaire + semi-dur de type enduit (méthode
peinture (cémenteux) (granulaire) interne de

(gris) traitement)

004 | C004-RDC - E014 Matériau de type peinture| MTEBEL. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Laverie - A - Mur - (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
enduit granulaire + semi-dur de type enduit (méthode
peinture (granulaire) (gris)(ii) interne de

traitement)

005 | C005-RDC - EO14 Matériau semi-dur de rFEEEG. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Laverie - A - Faux type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
plafond - plaque de matériau semi-dur (méthode
faux-plafond platreux | fibreux de type interne de

faux-plafonds (gris) traitement)
0 0

006 | CO06-RDC - E001 Zon: | Matériau de type peinture ;AFEETYG' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
cuisine - A - Murs - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
enduit platreux + semi-dur de type enduit (méthode
peinture (platreux) (blanc) interne de

traitement)
Tous les é de sont sur La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’u(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.

y pour le i Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.frlamiante/analyses/ S oot ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page2/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE
N® i Description visuelle | Technia Préparati
éch. Référence client utiisée ! [N prep/Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- 0
007 | C007-RDC - E001 Zon' | Matériau souple de type /MFI’E7TZB. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
cuisine - A - joint (noir) attaque acide détectées
Menuiseries exterieurs (méthode
- joint vitrier interne de
traitement)
- 0 v
008 | C008-RDC - E013 Matériau dur de type ?APE7TZB' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
rangement réserve - A carrelage, faience attaque acide détectées
Revétement de murs - | (blanc) ; matériau dur de (méthode
Colle de faience type ciment-colle (gris)(i) interne de
traitement)
009 | C009-RDC - E001 Zon: | Matériau souple (gris) MET * 112 " calcination et Fibres d'amiante non
v | P7ZB :
cuisine - Plenum - attaque acide détectées
gaine VMC- adhésif (méthode
étanchéité - scotch interne de
souple gris traitement)
0 0 -
010| C010-RDC - E013 Matériau de type peinture MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
: 2 ; | P7Z8 ;
rangement réserve - A (jaune) ; matériau attaque acide détectées
porte bois - Peinture semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
011 | C011-RDC - E001 Zon« | Matériau semi-dur de ’AF!’E7TZB. 112 i Calcination et Fibres d'amiante non
cuisine - A - Faux type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
plafond vertical - plaqui | matériau semi-dur (méthode
platreuse fibreux de type interne de
faux-plafonds (gris) traitement)
012| C012-RDC - E001 Matériau de type peinture| ,AIEETYs' 112 *| catcination ef Fibres d'amiante non
Cafétéria zone (bleu) ; matériau attaque acide détectées
restauration - A - Mur - | semi-dur de type enduit (méthode
enduit granulaire + (blanc) interne de
peinture bleue traitement)
013| C013-RDC - E001 Matériau de type peinture ;"‘FEETYG' 1712 i Calcination et' Fibres d'amiante non
Cafétéria zone (bleu) ; matériau attaque acide détectées
restauration - A - Mur - | semi-dur de type enduit (méthode
enduit granulaire + (blanc) interne de
peinture bleue traitement)
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport sappliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (ofl’a(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.fr/lamiante/analyses/ M CONRG S ESSAIS
SAS. au capital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET 529 204 092 00018 TVA FR48 529 204 092 APE 71208
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page3/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE

N® i Description visuelle | Technia Préparati

o Référence client P utiisée / [No prep/Nb Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames
- 0

014 | C014-RDC - E001 Matériau de type peinture ?AI;E?TZB. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Cafétéria zone (blanc) ; matériau attaque acide détectées
restauration - A - semi-dur de type enduit (méthode
Poteau - enduit ciment | (cémenteux) (blanc) interne de
+ peinture traitement)

015| C015-RDC - E001 Matériau de type peinture ;\‘F§7TZB. 112 i Calcination et Fibres d'amiante non
Cafétéria zone (blanc) ; matériau attaque acide détectées
restauration - A - semi-dur de type enduit (méthode
Poteau - enduit ciment | (cémenteux) (gris) interne de
+ peinture traitement)

016 | C016-RDC - E001 Matériau de type peinture ?AT%EL. 112 K Calcination et. Fibres d'amiante de type
Cafétéria zone (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
restauration - A - Murs | semi-dur de type enduit (méthode
- enduit platreux + (platreux) (blanc)(ii) interne de
peinture traitement)

017 | C017-RDC - E001 Matériau de type peinture ,APE7TZB. 112 *| calcination et Fibres d'amiante non
Cafétéria zone (blanc) + (gris) ; attaque acide détectées
restauration - A - matériau semi-dur (méthode
encadrement fibreux de type bois, interne de
menuiserie - peinture + | opeaux (marron) ; traitement)
joint colle matériau de type

mousse (blanc) ;
matériau souple de type
joint matériau de type
colle (blanc)

018 | C018-RDC - E001 Matériau souple de type ?AF%TZB. 172 i Calcination et' Fibres d'amiante non
Cafétéria zone joint (noir) attaque acide détectées
restauration - A - (méthode
menuiserie- ouvrant - interne de
joint vitrier traitement)

019| C019-RDC - E001 Matériau souple de type ?AFEEEG. 112 X Calcination et. Fibres d'amiante non
Cafétéria zone joint (marron) attaque acide détectées
restauration - plenum - (méthode
Gaine VMC - Joint interne de
étanchéité dur marron traitement)

Tous les é de bilité: sont sur d La reprodi de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
y pour le i Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.fr/lamiante/analyses/ Mo cofree. ¥ ESSAIS
SAS. au capital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET 529 204 092 00018 TVA FR48 529 204 092 APE 71208
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page4/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE
N° i Description visuelle Techniq Pré ti
éch. Référence client utiisée ! [N prep/Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
. MOLP * i " ; ¥
020 | C020-RDC - E001 Matériau souple fibreux I NMRS 22 - Fibres d'amiante non
() | cafétéria zone de type papier, carton détectées
restauration - plenum - | (marron)
> = -
Isolant - pare vapeur Matériau fibreux de type | MOLP * 2.42 - Fibres d'amiante non
: 2 /NMR8
isolant (jaune) détectées
021| C021-RDC - E001 Matériau souple de type ’AF?gN; 172 I Calcination et' Fibres d'amiante non
Cafétéria zone revétement de sol (noir) ; attaque acide détectées
restauration - bar - matériau de type colle (méthode
Revétement de sol - (jaune) ; matériau interne de
Colle - Sol souple (pulvérulent) (noir) en traitement)
traces
0 0
022 | C022-RDC - E007 - A- | Matériau fibreux de type ?‘F',EgN:; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Cloisons - enduit papier peint (marron) ; attaque acide détectées
platreux - Papier peint | matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) en interne de
traces traitement)
* * ol »
Matériau semi-dur de ,‘F',Egm 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
023 | C023-RDC - EQ07 bis - | Matériau de type peinture| "FESTN; §if2 * Calcination et. Fibres d'amiante non
A - Mur parpaing - (beige) ; matériau attaque acide détectées
enduit granulaire de semi-dur de type enduit (méthode
jointoiement (blanc) ; matériau interne de
(poudreux) (granulaire) traitement)
(gris)
024 | C024-RDC - E007 bis - | Matériau de type peinture ?‘FggN; 1/ 2 "| Calcination ef Fibres d'amiante non
A - Mur parpaing - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
enduit granulaire de semi-dur de type enduit (méthode
jointoiement (blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(granulaire) (gris)
0 0
025 | C025-RDC - EQ07 bis - | Matériau de type peinture| MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
; ; /PSN3 g
Plafond - Plafond - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Enduit ciment + (poudreux) (granulaire) (méthode
peinture (gris) interne de
traitement)
Tous les é de é sont sur di La rep dece n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le i Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.friamiante/analyses/ Moot ESSAIS
SAS. au capital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET 529 204 092 00018 TVA FR48 529 204 092 APE 71208
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page5/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE
N® Réfé li Description visuelle Techniq Préparati Résull
éch. rence client utiisée | [Nb prep/Nb sultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- 0
026 | C026-RDC - E007 bis - | Matériau de type peinture| M;gN;; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non *
Plafond - Plafond - (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Enduit ciment + (poudreux) (granulaire) (méthode
peinture (gris) interne de
traitement)
- 0 .
027 | C027-RDC - E007 - A- | Matériau de type peinture| ?APES.I.N?: 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
encadrement bois (blanc) ; matériau attaque acide détectées
menuiserie - Peinture semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
028 | C028-RDC - E007 bis - | Matériau de type peinture MIESTNS. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
A - porte bois - (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
Peinture semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
0 3 -
029 | C029-RDC - C021 - A - | Matériau de type peinture MpEgN:; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Cloisons - enduit (blanc) ; matériau de / attaque acide détectées
platreux - Papier peint | type maillage de fibres (méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (blanc)
* * * *
Matériau semi-dur de ?Al'-‘EgN3 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
% - -
030 | C030-RDC - C021 - A- | Matériau de type peinture| MT%EL 1712 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
2) | Poteau - enduit ciment | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
+ peinture semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau dur de interne de
type mortier, béton, traitement)
chape (gris)(ii)
031| C031-RDC - C021 - A-
porte bois - Peinture
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (ofl’a(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frramiante/analyses/ Mo cofree. ¥ ESSAIS
SAS. au capital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET 529 204 092 00018 TVA FR48 529 204 092 APE 71208

Repérage amiante avant travaux

Page : 184/
301




Repérage amiante avant travaux
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page6/11
Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01
Dossier N° : 24W009659
Référence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -

NANTES UNIVERSITE
N® Réfé li Description visuelle g Préparati Résull
ech! rence client utiisée | [Nb prep/Nb sultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET 7 172 [Calcinationet |  Fibres damiantenon
s : IM7TY ; 3
(gris) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
r > "
032 | C032-RDC - C021 - A- | Matériau de type peinture| ’ﬁ.}}; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Plinthe bois - Peinture (blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
0 0 F
033 | C033-RDC - C021 - A- | Matériau de type peinture| MET 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
% : 5 IM7TY ;
Cloisons - laine (blanc) ; matériau attaque acide détectées
minérale + tissus (pulvérulent) (noir) (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type N}ﬁb’;é 2/2 . Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées
034 | C034-RDC - C021 - A- | Matériau de type peinture ?AhE;TY' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Poteau métallique - (gris) attaque acide détectées
Peinture (méthode
interne de
traitement)
7 - 0
035| C035-RDC - LT003 - A | Matériau semi-dur de MhEJTY 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
Plancher technique - type dalle de sol (blanc) / attaque acide détectées
colle + revétement + (marron) ; matériau de (méthode
type colle (transparent) interne de
traitement)
- -
036 | C036-RDC - LT003 - A | Matériau de type peinture M&;TY. 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non )
Plinthe bois - Peinture (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
037 | C037-RDC - LT003 - A
Cloison- bande calicot -
enduit platreux
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
www.cofrac. fr ESSAIS
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01
Dossier N° : 24W009659
Référence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -

Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17
Date de réception : 05/04/2024

Page7/11
Date d'analyse : 05/04/2024

NANTES UNIVERSITE
N® Réfé li Description visuelle g Préparati Résull
ech! rence client utiisée | [Nb prep/Nb sultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type | MET " | 1 ;2 | Calcinationet |  Fibres d'amiante non
7 3 2 IM7TY ; 3
papier peint (blanc) ; attaque acide détectées
matériau semi-dur de (méthode
type enduit (blanc) ; interne de
matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
* b * -
Matériau semi-dur de Ml&';'rTY 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
038 | C038-RDC - LT003 - A | Matériau de type peinture| ,ANEJTY. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
Faux plafond - plaque (blanc) ; matériau attaque acide détectées
fibreuse semi-dur fibreux de type (méthode
faux-plafonds (beige) en interne de
traces traitement)
= > r
Matériau semi-dur M?ILM%B 2/2 = Fibres d'amiante non i
fibreux de type / détectées
faux-plafonds (beige)
039 | C039-RDC - LT003 - A | Matériau de type peinture| MFFgNa. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Cloison- bande calicot - | (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
enduit platreux fibreux de type papier, (méthode
carton (beige) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
= - 0
Matériau semi-dur de /MIESTNS 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
www.cofrac. fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/analyses/
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page8/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE
N° i Description visuelle WCES Pré ti
éch. Référence client utiisée ! [N prep/Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- 0
040 | C040-RDC - LT003 - A | Matériau de type peinture| ?‘;21;\2' V)2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Mur sous bassement - | (gris) ; matériau dur de attaque acide détectées
enduit granulaire + type mortier, béton, (méthode
peinture chape (gris) interne de
traitement)
- G .
041| C041-RDC - LT003 - A | Matériau de type peinture| /MJEZBE' 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Sol - enduit granulaire (gris) ; matériau dur de attaque acide détectées
+ peinture type mortier, béton, (méthode
chape (gris) interne de
traitement)
042 | C042-RDC - LT003 - A | Matériau souple de type [ MET * 142 "| Calcination ef Fibres d'amiante non
5 S / X5AR g
Panneau métallique - joint (transparent) ; attaque acide détectées
joint souple matériau (poudreux) (méthode
(gris) en traces interne de
traitement)
0 - -
043 | C043-Extérieur - Matériau semi-dur de ?AJE21I-)E. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Facade - A - Murs - type enduit (gris) ; attaque acide détectées
enduit granulaire matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
- - "
044 | C044-R+1-E129 Matériau semi-dur de ,\AJ%BE' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
circulation- mezzanine | type dalle de sol (bleu) attaque acide détectées
- sous barre de seuil - (méthode
sol - colle + ragréage - inteme de
Sol souple patemsnt)
0 0
Matériau de type colle "'521;\2' 1/ 2 |Calcination et Fibres damiante non
(marron) attaque acide détectées
(méthode
interne de
t t)
i ; MET_* 2 inationiat %
Matériau semi-dur IMTTY 1712 Calcination et Fibres d'amiante de type
(blanc) attaque acide chrysotile
(méthode
interne de
traitement)
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le i Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.friamiante/analyses/ Moot ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page9/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -
NANTES UNIVERSITE
N® Réfé i Description visuelle | Technia Préparati
éch. rence client utiisée ! [N prep/Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
r -
040 QMS-RH -E129 ; Matériau de type peinture MhIAE;TY. V)2 Calcination et Fibres d'amiante non *
circulation- mezzanine (gris) / attaque acide détectées
-A- c_;arde COItpS et (méthode
esc;aher métallique - inteme de
Peinture traitement)
s 0 v
046 | C046-R+2 - E206 Matériau de type peinture MET * 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
z v . : IM7TY :
circulation- mezzanine | (gris) attaque acide détectées
- A- Garde corps et (methode
escalier métallique - interne de
Peinture traitement)
r - >
047 | C047-R+1-E129 Matériau de type peinture ’AA'AE;TY. 12 Calcination et Fibres d'amiante non
circulation- mezzanine | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
- A - Poteau - enduit semi-dur de type enduit (méthode
ciment + peinture (blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(granulaire) (gris)
> >
048 | C048-R+2 - E206 Matériau de type peinture ?ANEI;T\; 172 Calcination et Fibres d'amiante non B
circulation- mezzanine | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
- A - Poteau - enduit type mortier, béton, (méthode
ciment + peinture chape (gris) interne de
traitement)
049 | C049-R+2 - E206 Matériau de type peinture| nﬁ;—.ry' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
circulation- mezzanine | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
- A - Poutre - enduit type mortier, béton, (méthode
ciment + peinture chape (gris) interne de
traitement)
Y >
050 | C050-R+2 - E206 Matériau de type colle ;‘ﬁ;r.ry' 172 Calcination et Fibres d'amiante non B
circulation- mezzanine | (marron) ; matériau attaque acide détectées
- sous barre de seuil - | semi-dur de type dalle (méthode
sol - colle + ragréage - de sol (bleu) ; matériau interne de
Sol souple de type colle (marron) ; traitement)
matériau semi-dur de
type ciment (gris) en
traces
Tous les é de bilité: sont sur di La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport sappliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (ofl’a(
i dans ce sont par [ Elles sont i par le symbole *.
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frramiante/analyses/ Mo cofree. ¥ ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page10/11
Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01
Dossier N° : 24W009659
Référence dossier Client:
C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -

NANTES UNIVERSITE
N° i Description visuelle WCES Pré ti
éch. Référence client utiisée ! [N prep/Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple nﬁ.}:’; 112 Calcination et Fibres d'amiante non B
(marron) ; matériau de attaque acide détectées
type polystyréne (blanc) (méthode
en traces interne de
traitement)
r > "

051 C051-R+1 - passerelle | Matériau souple de type ’ﬁ;TY. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
B129 - - Sol - Colle + dalle de sol (gris) attaque acide détectées
ragréage - Sol souple (méthode

interne de

traitement)

* * * -

Matériau de type colle ?ﬁ;rw 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
(poudreux) (blanc) en (méthode
traces interne de

traitement)

052 | C052-R+1 - passerelle | Matériau souple de type M&;TY. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
B1 - - Sol- barre de dalle de sol (bleu) attaque acide détectées
seuil - Colle jaune (méthode

interne de

traitement)

* * * -

Matériau de type colle ,‘,&;TY 1452 Calcination et Fibres d'amiante non
(marron) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de

traitement)

053 | C053-R+1 - passerelle | Matériau semi-dur de ;ﬁ;ﬁ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
B1 - A - Poteau - endui | type enduit (granulaire) attaque acide détectées
granulaire (blanc) ; matériau dur de (méthode

type mortier, béton, interne de
chape (gris) traitement)

Observation(s) échantilion(s)

(1) Un matériau de type poudre noire est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.
2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Une lingette ayant été utilisée lors du prélévement pour la protection de I'opé ir de repérage est présente
dans I'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les é de bilité: sont sur di di de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 11

La rep:
page(s). Les résultats du présent rapport sappliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (ofl’ﬂ(
i dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
y pour le Quest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 1- 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
www.cofrac. fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: httpsi/iwww.eurofins.friamiante/analyses/
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0 pcve Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-021655-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2024 13:17 Page11/11
Dossier N° : 24W009659 Date de réception : 05/04/2024 Date d'analyse : 05/04/2024
Reéférence dossier Client:

C24043361 A- NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES -

NANTES UNIVERSITE

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le lab ire effs une lyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur.
Des p décrits sii e dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de

détection.”

NB 3 : Pourla d'ami dans les iaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne { que les ly lusi Toutefoi: & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en cauvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résuitat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les jaux et pi its mar

ylustapha Bahamou
7y

P

Tous les é de bilité: sont sur La rep: de ce n'est ée que sous sa forme intégrale, Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport sappliquent aux objets tels qu'ils ont été requs et ne concement que les objets soumis a I'essal. Seules certaines (ofl’ﬂ‘
i dans ce sont par [ i Elles sont i par le symbole ™.
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Analyses pour le Batiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Julien GRIMAUD

5 Rue de la Johardiére

44800 SAINT-HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-032074-01

Numéro de dossier : 24W013772

Référence de dossier :

C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24W013772-001 - Référence D001-RDC - EO01 Cafétéria zone restauration - A - Murs - enduit
plétreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-002 - Référence D002-RDC - EQQ1 Cafétéria zone restauration - A - Murs - enduit
plétreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-003 - Référence D003-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Mur - enduit
granulaire + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-004 - Référence D004-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Mur - enduit
granulaire + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-005 - Référence DO0S-RDC - E001 Cafétéria zone restauration - A - Murs - enduit
platreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-006 - Référence DO06-RDC - EQ01 Cafétéria zone restauration - A - Murs- encadrement
de fenétre - enduit platreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

Analy pour le Bati Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.// eurofins.
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- N° 24W013772-007 - Référence D007-RDC - EQ14 Laverie - A - Mur - enduit granulaire + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-008 - Référence D008-RDC - E014 Laverie - A - Mur - enduit granulaire + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-009 - Référence D009-RDC - E014 Laverie - A - Mur - enduit granulaire + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-010 - Référence DO10-RDC - E014 Laverie - A - Mur - enduit granulaire + peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W013772-011 - Référence DO711-RDC - E013 rangement réserve - A - Mur - enduit granulaire +
peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

Analy pour le Bati OQuest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobietre
F-44308 Nantes
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.// eurofins. y
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 264 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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DCIVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

os % P seey
¥ eurofins oy
(i)
RE AR
SRINSOTEC 10820
- = . CLETINCAT DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudiére
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017180-01 Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19.05 Page1/4
Référence laboratoire N° : 24RB015312 Référence de suivi du dossier N° : 24W013772
Recu au laboratoire le : 22/05/2024 Date de réception :16/05/2024
Date d'analyse : 22/05/2024
Référence dossier Client:24W013772 - C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N Référence client Description visuelle | Technia Erspsl Résultats
éch, utilisée /[ Nb prep / Nb
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24W013772-001 - Matériau de type peinture ?‘/5{(5 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
DO001-RDC - EQ01 (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Cafétéria zone semi-dur de type enduit (méthode
restauration - A - Murs | (blanc) ; matériau interne de
- enduit platreux + semi-dur de type platre traitement)
peinture (blanc)
002 | 24W013772-002 - Matériau de type peinture ;V‘MEI&Z 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | DO02-RDC - E001 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
(2 | Cafétéria zone semi-dur de type platre (méthode
restauration - A- Murs | (beige) interne de
- enduit platreux + traitement)
peinture
003 | 24W013772-003 - Matériau de type peinture| ",'gls-gv 272 5 Fibres d'amiante de type
2) | D003-RDC - E001 (blanc) ; matériau chrysotile
@ | Cafétéria zone semi-dur (fibreux)
restauration - A - Mur - | (blanc) ; matériau
enduit granulaire + semi-dur (gris)
peinture
004 | 24W013772-004 - Matériau de type peinture| MOLP. 272 - Fibres d'amiante de type
4 | RSSV
) | DO04-RDC - EQ01 (blanc) ; matériau chrysotile
Cafétéria zone semi-dur (fibreux)
restauration - A- Mur - | (Planc) ; matériau
enduit granulaire + semi-dur (gris)
peinture
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

: oo
¥ eurofins oy
(S
RE AR
SRIN BSOTEC 1008200
- = . CLETINCAT DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017180-01 Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:05 Page2/4
Référence laboratoire N° : 24RB015312 Référence de suivi du dossier N° : 24W013772
Regu au laboratoire le : 22/05/2024 Date de réception :16/05/2024
Date d'analyse : 22/05/2024
Référence dossier Client:24W013772 - C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° R T e
i Description " e
Zoh! Référence client P! utiisée / [Noprep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 | 24W013772-005 - Matériau de type peint ’dLEsg A 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
() | D005-RDC - E001 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Cafétéria zone semi-dur de type platre (méthode
@ A X A
restauration - A - Murs | (beige) ; matériau interne de
- enduit platreux + semi-dur (gris) traitement)
peinture

006 | 24W013772-006 - Matériau de type peinture /MFEJ(E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
DO006-RDC - E001 (blanc) ; matériau de attaque acide chrysotile
Cafétéria zone type peinture (bleu) en (méthode
restauration - A - Murs- | traces ; matériau interne de
encadrement de fenétr | Semi-dur (fibreux) traitement)

- enduit platreux + (blanc) ; matériau

p:in(t’:rep o semi-dur de type platre

(blanc)
007 | 24W013772-007 - Matériau de type peinture 'f%gv 2/2 - Fibres d'amiante de type
©) | DO07-RDC - E014 (blanc) ; matériau chrysotile

Laverie - A - Mur - semi-dur (fibreux)

enduit granulaire + (blanc) ; matériau

peinture semi-dur (gris)

008 | 24W013772-008 - Matériau de type pei ;“AEJ(E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D008-RDC - E014 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Laverie - A - Mur - semi-dur (granulaire) (méthode
enduit granulaire + (gris) interne de
peinture traitement)

009 | 24W013772-009 - Matériau de type peinture| MET 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non

‘ F | AQKE !
D009-RDC - E014 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Laverie - A - Mur - semi-dur (granulaire) (méthode
enduit granulaire + (gris) interne de
peinture traitement)
010 | 24W013772-010 -
D010-RDC - EO14
Laverie - A - Mur -
enduit granulaire +
peinture
La ds de ce d n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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DCIVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

acealitst permre
INCERCARE

= eurofins ity
; oD

SRENISOTEC 120252004
CHRTINCAL DE ACREDEEARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017180-01 Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:05 Page3/4
Référence laboratoire N° : 24RB015312 Référence de suivi du dossier N° : 24W013772
Regu au laboratoire le : 22/05/2024 Date de réception :16/05/2024
Date d'analyse : 22/05/2024
Référence dossier Client:24W013772 - C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
K i Description visuell U Préparation
Zoh! Référence client P! utiisée / [Noprep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peint rv%xu 1:1:2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type ciment traitement)
(gris)
011 | 24W013772-011 - Matériau semi-dur "gls-gv 212 - Fibres d'amiante de type
@) | Do11-RDC - E013 (fibreux) (blanc) ; chrysotile
rangement réserve - A | matériau semi-dur
Mur - enduit granulaire | (granulaire) (gris)
+ peinture

Observation(s) échantillon(s)

1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(2) Un objet utilisé lors du prélévement par I'opérateur de repérage est présent dans I'échantillon. Celui-ci n'a

pas été analysé.

(3) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (blanc). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et lysés séparément, en équence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La ion de ce d n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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0 pcve Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

acradite parre
INCERC ARE

D

SREN SO TEC 10082004
CLRTICAL D ACREDUTARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. uioe

P-RS-FRM8220

«% eurofins

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017180-01 Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:05 Paged/4
Référence laboratoire N° : 24RB015312 Référence de suivi du dossier N° : 24W013772
Regu au laboratoire le : 22/05/2024 Date de réception :16/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024
Référence dossier Client:24W013772 - C24043361 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

NB 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. |l est & noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire,

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Iéchantilion transmis par le demandeur.
Des P décrits si dans une méme couche n ‘ont pas pu 1awe I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse,

NB 3 : Le présent rapport ne { que les ly a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'ami dans les i Ia limite de dé g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri 4 la limite de dé 1 g ie de fibre

d'amiante optiquement observable.
Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 4 0,2 ym.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut une teneur inféri 2 la limite de détection g ie de fibre
d'amiante.
NB 6 : La portée d' éditation du est réfé ée sous le n® LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les ériaux et p its manuf:

Validé et approuvé par :

Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La ion de ce d n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai tels qu'ils
ont été requs au Iabola!o«e Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

sting SRL.
6 Preciziei Street, glound floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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PV_00720240701358400

+& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Julien GRIMAUD

5 Rue de la Johardiére

44800 SAINT-HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-046009-01

Numéro de dossier : 24W021457

Référence de dossier :

C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment IRESTE
rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24W021457-001 - Référence D001-R+17 - C129 circulation- mezzanine - sous barre de seuil - sol -

colle + ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-002 - Référence D002-R+1 - passerelle B129 - sous barre de seuil - sol - colle +
ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N? 24W021457-003 - Référence D003-R+2 - Passerelle B221 - sous barre de seuil - sol - colle +

ragréage+ ENDUIT BLANC - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24W021457-004 - Référence D004-R+2 - Passerelle B221 - sous barre de seuil - sol - Ragréage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N” 24W021457-005 - Référence D005-R+2 - E206 circulation- mezzanine - sous barre de seuil - sol -
Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-006 - Référence D006-R+2 - E206 circulation- mezzanine - A - Doublage - enduit
plétreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Analy pour le Bati Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.// eurofins.

S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 264 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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«& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N° 24W021457-007 - Référence D007-R+2 - E206 circulation- mezzanine - A - Doublage - enduit
platreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-008 - Référence D008-R+2 - E206 circulation- mezzanine - A - Doublage - enduit
plétreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-009 - Référence D009-R+1 - C129 circulation- mezzanine - A - Doublage - enduit
plétreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-010 - Référence DO10-R+1 - C129 circulation- mezzanine - A - Murs - enduit plétreux,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-011 - Référence DO11-R+1 - C129 circulation- mezzanine - A - Murs - enduit platreux,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W021457-012 - Référence D012-R+1 - C129 circulation- mezzanine - A - Doublage - enduit
plétreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Quest SAS

Analy pour le Bati OQuest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobietre
F-44308 Nantes
Tél: +33 251 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.// eurofins.

S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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DCIVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

acealitst permre
INCERCARE

<}7j \ﬁ)
SRENISOTEC 120252004
CHRTINCAL DE ACREDEEARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L

P-RS-FRM8220

«% eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT OQUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudiére

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page1/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Recu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024

Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

éb::h. Référence client Description visuelk utiisée / [Np prep trNtzr Reelitats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24W021457-001 - Matériau de type colle ;WNEJ U6 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
D001-R+1 -C129 (jaune) ; matériau attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur (blanc) (méthode
- sous barre de seuil - interne de
sol - colle + ragréage+ traitement)
ENDUIT BLANC - Sol
souple
002 | 24W021457-002 - Matériau semi-dur /MV\EIgQE 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
DO002-R+1 - passerelle | (beige) ; matériau de attaque acide détectées
B129 - sous barre de | type colle (jaune) ; (méthode
seuil - sol - colle + matériau semi-dur de interne de
ragréage+ ENDUIT type ragréage (gris) ; traitement)

BLANC - Sol souple matériau de type colle
(jaune) ; matériau

semi-dur de type
ragréage (rose) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton

(beige)
Matériau souple fibreux ”gkgx 272 e Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
003 | 24W021457-003 - Matériau de type colle ;WV%'XN 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
1) | DO03-R+2 - Passerelle | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
B221 - sous barre de | semi-dur de type (méthode
seuil - sol - colle + ragréage (blanc) ; interne de
ragréage+ ENDUIT matériau semi-dur traitement)
BLANC - Sol souple | (ose)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

: oo
«% eurofins g
(i)
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SRINSOTEC 10820
. = = CLRTINCAL DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page2/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

K i Description visuelk ffechiiq Préparation

Zoh! Référence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

004 | 24W021457-004 - Matériau de type colle ;“\/51%5 172 Calcination et Fibres d'amiante non

(1) | DO04-R+2 - Passerelle | (jaune) ; matériau attaque acide détectées

@ | B221-sous barre de [ semi-dur de type (méthode

seuil - sol - Ragréage | ragréage (beige) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(rose)

005 | 24W021457-005 - Matériau de type colle /MGE){‘E 1/2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
D005-R+2 - E206 (jaune) ; matériau attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur de type (méthode
- sous barre de seuil - | ragréage (blanc) ; interne de
sol - Ragréage matériau semi-dur traitement)

(beige) en traces

006 | 24W021457-006 - Matériau fibreux de type "g;{ 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D006-R+2 - E206 papier peint (blanc) + attaque acide détectées
circulation- mezzanine | (bleu) ; matériau de type (méthode
- A- Doublage - enduit | Peinture (blanc) ; interne de
platreux matériau semi-dur traitement)

(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux "gkgR 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;“g;{ 4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
007 | 24W021457-007 -
D007-R+2 - E206
circulation- mezzanine
- A - Doublage - enduit
plétreux
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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: ot on
«% eurofins g
(i)
RE AR
SRINSOTEC 10820
. = = CLRTINCAL DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page3/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° R 2 Description visuell Te q Préparation
Zoh! éférence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type ?‘é; 4E 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
papier peint (blanc) + attaque acide détectées
(bleu) ; matériau de type (méthode
peinture (blanc) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux MgkgR 242 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton ! détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;“GE;{ 4E 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

008 | 24W021457-008 - Matériau de type peinture /MVEVIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D008-R+2 - E206 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur de type enduit (méthode
- A- Doublage - enduit | (fibreux) (blanc) ; interne de
platreux matériau souple fibreux traitement)

de type papier, carton
(blanc) ; matériau
(pulvérulent) (noir) ;
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron)(i)
Matériau souple fibreux | MOLE. 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

«% eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acealitst permre
INCERCARE

<}y_\§>
SRINSOTEC 10820

CLRTINCAL DE ACREDITARS

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page4/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° R 2 Description visuell Te q Préparation
Zoh! éférence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux MgkgR 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)

009 | 24W021457-009 - Matériau de type peinture ;“g; 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D009-R+1 - C129 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur (fibreux) (méthode
- A- Doublage - enduit (blanc) ; matériau souple interne de
platreux fibreux de type papier, traitement)

carton (blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) en
traces
Matériau souple fibreux “’ngPR 212 5 Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLE. 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
010 | 24W021457-010 - Matériau de type peinture MGE;{ 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
| DO10-R+1 - C129 (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur de type platre (méthode
- A - Murs - enduit (blanc) interne de
platreux traitement)
011 24W021457-011 - Matériau de type peinture| MPEJUQ 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
@ | DO11-R+1-C129 (blanc) ; matériau / attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur de type enduit (méthode
- A - Murs - enduit (blanc) ; matériau souple interne de
platreux fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (fibreux)
(blanc)(ii)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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acealitst permre
INCERCARE

<}7j \ﬁ)
SRENISOTEC 120252004
CHRTINCAL DE ACREDEEARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L

«% eurofins

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page5/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N® i Description visuelk U Préparation
Zoh! Référence client P! utiisée / [Noprep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux vgkgR 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
012| 24W021457-012 - Matériau de type peinture ;“g; 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D012-R+1 - C129 (bleu) en traces ; attaque acide détectées
circulation- mezzanine | matériau fibreux de type (méthode
- A- Doublage - enduit | Papier peint (blanc) ; interne de
platreux matériau semi-dur traitement)
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (fibreux)
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux “’ngPR 2/2 < Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de rGE)I 4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (fibreux) attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

«% eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. S

acradite parre
INCERC ARE

SRENISOTEC %0252
CLRTINCAL DE ACREDITARS

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

IRESTE rue

d'amiante.

Décret n® 201

Validé et

La

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01
Référence laboratoire N° :
Regu au laboratoire le : 05/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024

Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. |l est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le Iaboratmre

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le
Des composants décrits simultanément dans une méme oouche n ‘ont pas pu fawe I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur lous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résuitat conclusif,

NB 4 : Pour la recherche d' dans les , 1a limite de dé g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
estde 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri 2 la limite de dé g ie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut une teneur i a la limite de dé g ie de fibre

NB 6 : La portée d"
NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,

2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les i

(C Ana

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17
Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Date de réception :01/08/2024

Page6/6
24RB023916

Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

. N

Y

une couche par couche de F'échantilion transmis par le demandeur.

Y

a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le

que les

du est

sous le n* LI 1229 et est disponible sur hitps:/Wwww.renar.ro/

1-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre

etp

approuvé par :

o~

de ce d n'est

ont été requs au Iabovalo«e Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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DCIVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

acealitst permre
INCERCARE

<}7j \ﬁ)
SRENISOTEC 120252004
CHRTINCAL DE ACREDEEARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L

P-RS-FRM8220

«% eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT OQUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudiére

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page1/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Recu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024

Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

éb::h. Référence client Description visuelk utiisée / [Np prep trNtzr Reelitats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24W021457-001 - Matériau de type colle ;WNEJ U6 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
D001-R+1 -C129 (jaune) ; matériau attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur (blanc) (méthode
- sous barre de seuil - interne de
sol - colle + ragréage+ traitement)
ENDUIT BLANC - Sol
souple
002 | 24W021457-002 - Matériau semi-dur /MV\EIgQE 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
DO002-R+1 - passerelle | (beige) ; matériau de attaque acide détectées
B129 - sous barre de | type colle (jaune) ; (méthode
seuil - sol - colle + matériau semi-dur de interne de
ragréage+ ENDUIT type ragréage (gris) ; traitement)

BLANC - Sol souple matériau de type colle
(jaune) ; matériau

semi-dur de type
ragréage (rose) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton

(beige)
Matériau souple fibreux ”gkgx 272 e Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
003 | 24W021457-003 - Matériau de type colle ;WV%'XN 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
1) | DO03-R+2 - Passerelle | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
B221 - sous barre de | semi-dur de type (méthode
seuil - sol - colle + ragréage (blanc) ; interne de
ragréage+ ENDUIT matériau semi-dur traitement)
BLANC - Sol souple | (ose)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia

Page : 205/
301
Repérage amiante avant travaux



‘DOVG

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

: oo
«% eurofins g
(i)
R AR
SRINSOTEC 10820
. = = CLRTINCAL DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page2/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

K i Description visuelk ffechiiq Préparation

Zoh! Référence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

004 | 24W021457-004 - Matériau de type colle ;“\/51%5 172 Calcination et Fibres d'amiante non

(1) | DO04-R+2 - Passerelle | (jaune) ; matériau attaque acide détectées

@ | B221-sous barre de [ semi-dur de type (méthode

seuil - sol - Ragréage | ragréage (beige) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(rose)

005 | 24W021457-005 - Matériau de type colle /MGE){‘E 1/2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
D005-R+2 - E206 (jaune) ; matériau attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur de type (méthode
- sous barre de seuil - | ragréage (blanc) ; interne de
sol - Ragréage matériau semi-dur traitement)

(beige) en traces

006 | 24W021457-006 - Matériau fibreux de type "g;{ 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D006-R+2 - E206 papier peint (blanc) + attaque acide détectées
circulation- mezzanine | (bleu) ; matériau de type (méthode
- A- Doublage - enduit | Peinture (blanc) ; interne de
platreux matériau semi-dur traitement)

(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux "gkgR 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;“g;{ 4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
007 | 24W021457-007 -
D007-R+2 - E206
circulation- mezzanine
- A - Doublage - enduit
plétreux
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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(i)
RE AR
SRINSOTEC 10820
. = = CLRTINCAL DE ACREDITARS
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L
P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page3/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° R 2 Description visuell Te q Préparation
Zoh! éférence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type ?‘é; 4E 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
papier peint (blanc) + attaque acide détectées
(bleu) ; matériau de type (méthode
peinture (blanc) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux MgkgR 242 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton ! détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;“GE;{ 4E 112 Calcination et Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

008 | 24W021457-008 - Matériau de type peinture /MVEVIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D008-R+2 - E206 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur de type enduit (méthode
- A- Doublage - enduit | (fibreux) (blanc) ; interne de
platreux matériau souple fibreux traitement)

de type papier, carton
(blanc) ; matériau
(pulvérulent) (noir) ;
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron)(i)
Matériau souple fibreux | MOLE. 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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«% eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acealitst permre
INCERCARE

<}y_\§>
SRINSOTEC 10820

CLRTINCAL DE ACREDITARS

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page4/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N° R 2 Description visuell Te q Préparation
Zoh! éférence client utiisée ! [Tb prep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux MgkgR 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)

009 | 24W021457-009 - Matériau de type peinture ;“g; 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D009-R+1 - C129 (blanc) ; matériau attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur (fibreux) (méthode
- A- Doublage - enduit (blanc) ; matériau souple interne de
platreux fibreux de type papier, traitement)

carton (blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) en
traces
Matériau souple fibreux “’ngPR 212 5 Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLE. 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
010 | 24W021457-010 - Matériau de type peinture MGE;{ 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
| DO10-R+1 - C129 (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
circulation- mezzanine | semi-dur de type platre (méthode
- A - Murs - enduit (blanc) interne de
platreux traitement)
011 24W021457-011 - Matériau de type peinture| MPEJUQ 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
@ | DO11-R+1-C129 (blanc) ; matériau / attaque acide chrysotile
circulation- mezzanine | semi-dur de type enduit (méthode
- A - Murs - enduit (blanc) ; matériau souple interne de
platreux fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (fibreux)
(blanc)(ii)
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

062203 Bucarest, Roménia

Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
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acealitst permre
INCERCARE

<}7j \ﬁ)
SRENISOTEC 120252004
CHRTINCAL DE ACREDEEARS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. L

«% eurofins

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17 Page5/6
Référence laboratoire N° : 24RB023916 Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Regu au laboratoire le : 05/08/2024 Date de réception :01/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024
Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment
IRESTE rue Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE
N® i Description visuelk U Préparation
Zoh! Référence client P! utiisée / [Noprep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux vgkgR 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
012| 24W021457-012 - Matériau de type peinture ;“g; 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
D012-R+1 - C129 (bleu) en traces ; attaque acide détectées
circulation- mezzanine | matériau fibreux de type (méthode
- A- Doublage - enduit | Papier peint (blanc) ; interne de
platreux matériau semi-dur traitement)
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (fibreux)
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux “’ngPR 2/2 < Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de rGE)I 4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (fibreux) attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
La duction de ce di n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Testing SRL.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Roménia
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Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

«% eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. S

acradite parre
INCERC ARE

SRENISOTEC %0252
CLRTINCAL DE ACREDITARS

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

IRESTE rue

d'amiante.

Décret n® 201

Validé et

La

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027768-01
Référence laboratoire N° :
Regu au laboratoire le : 05/08/2024
Date d'analyse : 05/08/2024

Référence dossier Client:24W021457 - C24125501 A - NANTES UNIVERSITE ECOLE POLYTECHINQUE Batiment

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. |l est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le Iaboratmre

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le
Des composants décrits simultanément dans une méme oouche n ‘ont pas pu fawe I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur lous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résuitat conclusif,

NB 4 : Pour la recherche d' dans les , 1a limite de dé g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
estde 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri 2 la limite de dé g ie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut une teneur i a la limite de dé g ie de fibre

NB 6 : La portée d"
NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,

2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les i

(C Ana

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

Date d'émission de rapport : 07/08/2024 14:17
Référence de suivi du dossier N° : 24W021457
Date de réception :01/08/2024

Page6/6
24RB023916

Christian Pauc 44300 NANTES - NANTES UNIVERSITE

. N

Y

une couche par couche de F'échantilion transmis par le demandeur.

Y

a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le

que les

du est

sous le n* LI 1229 et est disponible sur hitps:/Wwww.renar.ro/

1-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre

etp

approuvé par :

o~

de ce d n'est

ont été requs au Iabovalo«e Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels qu'ils
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ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Matériau ou
Etage Local Composant BroEi! Estlmathq dzz Observations
contenant de guantités
I'amiante
fibres d'amiante détectée sur enduit
blanc semi dur fibreux en sous couche
des peinture.
Au vu des résultats d'analyse
hétérogenes sur les murs, I'ensemble du
mur sera considéré amianté
it pla +
E001 Murs enduit platreux 80 m2
Cafétéria peinture
RDC
zone
restauration Enduit blanc semi dur fibreux en sous
couche des peinture.
Au vu des résultats d'analyse
hétérogénes sur les murs, I'ensemble du
mur sera considéré amianté
Murs- C A
+
encadrement endwgﬁ:iﬁ:gux
de fenétre P
E013 enduit aranulaire fibres d'amiante détectée sur enduit
RDC rangement Mur + ginture 1 m?2 blanc semi dur fibreux en sous couche
réserve P des peinture
Mur endf't giﬁztrjéa're fibres d'amiante détectée sur enduit
RDC | E014 Laverie enduiEc) ranulaire 9 m2 blanc semi dur fibreux en sous couche
Mur 9! des peinture
+ peinture
sol Cglle NOIT® €N 1 5 environ 30cm | attention la colle noir amianté présente
débordement X .
- aprés les dalles | sous les dalles de sol déborde sous le
Colle noire en A
sol X de sol revétement souple
débordement
. sur toute la longueur de la barre de seuil
colle + ragréage+ et sur environ 50cm de large
sol ENDUIT BLANC - 2 ml . irern uem delarge.
Fibres d'amiante détecté sur I'enduit
Sol souple )
blanc semi dure
colle + ragréace+ sur toute la longueur de la barre de seuil
sol ENDUIT IgLAl\gl]C ) >mi et sur environ 50cm de large
C129 Sol souple Fibres d'amiante détecté sur I'enduit
R+1 circulation- P blanc semi dure
mezzanine I'ensemble du mur doit étre considéré
comme amianté
Les résultats des analyses (2
prélevements) sont hétérogénes, avec
une teneur en fibres d'amiante proche de
Murs enduit platreux 20 m2 la limite de détection. Des prélévements

complémentaires pourraient étre
effectués afin de mieux définir le
périmétre amianté. A ce stade,
I'ensemble du mur sera considéré
comme amianté

Repérage amiante avant travaux
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Matériau ou
Etage Local Composant LU Estlmathq ol Observations
contenant de quantités
I'amiante
ENDUIT BLANC sur toute la longueur de la barre de seuil
sol (+colle + > mi et sur environ 50cm de large
ragréage) - Sol Fibres d'amiante détecté sur I'enduit
souple blanc semi dure
E206 sur toute la longueur de la barre de seuil
R+2 circulation- sol Ragréage + > ml et sur environ 50cm de large
. ENDUIT BLANC Fibres d'amiante détecté sur I'enduit
mezzanine )
blanc semi dure
RDC co21 Revétement | Dalle de sol + 61 m2
de sol colle

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I’'amiante présents dans
I'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

O Les autres matériaux ou produits contenant de I’'amiante repérés dans 'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux

O Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits
repéreés.

O La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

Page : 212/
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pave

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE

. Réf. . Présence
Etage L(;;ﬁ'f‘;fﬁf Elément Témoin Matériau / Produit 2?;\“ d’amiante
sondage p (oui/non)
Sol X Colle de carrelage P0O01 Non
RDC EOO01 Zone cuisine
Sol Colle de carrelage P002 Non
RDC E013 [angement Sol Colle de carrelage POOl . Non
réserve idem
. POO1 -
RDC EO014 Laverie Sol Colle de carrelage S004 idem Non
. Réf. . Présence
Etage Ld?;ﬁ:;;f‘l;:;e Elément Témoin Matériau / Produit Z%Vt d’amiante
sondage p (oui/non)
Plinthes Colle de plinthes - Carrelage P004 Non
RDC EO01 Zone cuisine
Plinthes X Colle de plinthes - Carrelage P003 Non
EO013 rangement . . PO03 -
RDC réserve Plinthes Colle de plinthes - Carrelage idem Non
i i ; P0O03 -
RDC EO014 Laverie Plinthes Colle de plinthes - Carrelage S002 idem Non
. RéF. . Présence
Etage de:;ﬁ:_r/lfj;:;e Elément Témoin Matériau / Produit Sé‘la;vt d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC EOO01 Zone cuisine Revétement de murs Colle de faience P006 Non
RDC E013 [angement Revétement de murs Colle de faience C008 Non
réserve
RDC EO014 Laverie Revétement de murs X Colle de faience S003 P005 Non
. RéF. . Présence
Etage Ldo’i(ﬁ:-r/lgliil;:;e Elément Témoin Matériau / Produit rF:é(Ie;vt d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC E001 Cafétéria zone Murs enduit platreux + peinture D002 Non
restauration Murs enduit platreux + peinture D005 Non
Murs X enduit platreux + peinture P008 Non
RDC EO01 Zone cuisine
Murs enduit platreux + peinture C006 Non
RDC E004 Restaurant Murs enduit platreux + peinture P027 Non
Page : 213/
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. Réf. . Présence
Etage Ldo’_cal ettt Elément Témoin Matériau / Produit Ref. d’amiante
immeuble sondage prelevt (oui/non)
RDC E001 Zone cuisine Faux plafond X plaque de faux-plafond PO11 Non
platreux
EO013 rangement plaque de faux-plafond PO11 -
RDC réserve Faux plafond platreux idem Non
RDC E014 Laverie Faux plafond plaque de faux-plafond S001 C005 Non
platreux
. Réf. . Présence
Etage Ldo,_cal / partie Elément Témoin Matériau / Produit R,ef' d’amiante
immeuble sondage prelevt (oui/non)
Sol X colle + ;%%relaege - Sol PO12 Non
RDC EO01 Cafétéria zone p
restauration .
Sol colle + ragréage - Sol PO14 Non
souple
RDC E004 Restaurant Sol colle + ragréage - Sol PO25 Non
souple
. Réf. . Présence
Etage Ldo,_cal Y patiile Elément Témoin Matériau / Produit R,ef' d’amiante
immeuble sondage prelevt (oui/non)
RDC E001 Cafétéria zone Plinthe bois Peinture P015 Non
restauration Plinthe bois X Peinture P013 Non
Page : 214/
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Local / partie ) . ) Réf. Réf Flissizle
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit rélélvt d’amiante
sondage p (oui/non)
Escalier- marche colle + ragréage - Sol P028 Non
souple
Sol Colle + ;ﬁ%ﬁaege - Sol P032 Non
ez crzuaon
Sol Colle + Ragréage - Sol P030 Non
souple
Sol X Colle + ragréage - Sol P031 Non
souple
) colle + ragréage - Sol
Escalier- marche souple P035 Non
R+2 E206 cncul_atlon— Sol Colle + ragréage - Sol P037 Non
mezzanine souple
Colle + Ragréage - Sol
Sol souple P036 Non
R+1 passerelle B1 Sol Colle + ragréage - Sol P03l - Non
souple idem
R+1 passerelle B129 Sol Colle +ragréage - Sol C051 Non
souple
Colle + Ragréage - Sol PO31 -
R+2 Passerelle B221 Sol souple S017 idem Non
" RéF. z Présence
Etage I‘;;ﬁ:ﬁﬁ&f Elément Témoin Matériau / Produit Sé‘la;vt d’amiante
sondage p (oui/non)
: : Escalier- Nez marche Colle + bande caoutchou S006 P029 - Non
R+1 C129 circulation- idem
mezzanine
Escalier- Nez marche X Colle + bande caoutchou P029 Non
R+2 E206 mrcu[atlon— Escalier- Nez marche Colle + bande caoutchou S007 F.‘OZQ ) Non
mezzanine idem
. RéF. . Présence
Etage I‘;i(ﬁ:,':g:ﬁf Elément Témoin Matériau / Produit 2?;‘\” d’amiante
sondage P (oui/non)
o1 C129 circulation- Plinthe bois Peinture P034 Non
mezzanine Plinthe bois X Peinture P033 Non
R+2 E206 circulation- Plinthe bois Peinture P038 Non
mezzanine
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Local / partie ) . ) Réf. Réf Flissizle
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit rélélvt d’amiante
sondage p (oui/non)
Sol- barre de seuil X Colle jaune P039 Non
Sol- barre de seuil Colle jaune S032 POSQ . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S033 POSQ . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S034 'Tg:r?n Non
R+2 E206 circulation-
mezzanine Sol- barre de seuil Colle jaune S035 'ngg] Non
Sol- barre de seuil Colle jaune S036 POSQ . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S037 9039 ) Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S038 E039 ) Non
idem
R+1 passerelle B1 Sol- barre de seuil Colle jaune C052 Non
i ; P039 -
R+1 passerelle B129 Sol- barre de seuil Colle jaune idem Non
" RéF. z Présence
Etage I‘;;ﬁ:ﬁﬁ&f Elément Témoin Matériau / Produit Sé‘la;vt d’amiante
sondage P (oui/non)
Cloison carreaux platre X Enduit platreux jointoiement C001 Non
RDC E004 Restaurant
Cloison carreaux platre Enduit platreux jointoiement C002 Non
. Réf. . Présence
Etage I‘;;ﬁ;ﬁéﬁ;}f Elément Témoin Matériau / Produit rl?é‘la;vt d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC E013 fangement Mur enduit granulaire + peinture S008 ('.:004 . Non
réserve idem
Mur X enduit granulaire + peinture C004 Non
Mur enduit granulaire + peinture D008 Non
RDC E014 Laverie
Mur enduit granulaire + peinture D009 Non
Mur enduit granulaire + peinture D010 Non
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Local / partie ) . ) Réf. Réf Flissizle
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit rélélvt d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC E007 porte bois Peinture Co10- Non
idem
RDC EQ07 bis porte bois Peinture C028 Non
RDC E013 [angement porte bois X Peinture Co10 Non
réserve
. . ) C010 -
RDC EO014 Laverie porte bois Peinture S009 idem Non
RDC C021 porte bois Peinture C031 Non
) RéF. z Présence
Etage Ldo,;ﬁ:':gf;:f Elément Témoin Matériau / Produit 2?;\“ d’amiante
sondage p (oui/non)
Mur X enduit granlgjllalre + peinture co12 Non
RDC E001 Cafétéria zone eue
restauration . . .
Mur enduit granulaire + peinture co13 Non
bleue
" RéF. z Présence
Etage I‘;;ﬁ;ﬁfﬁgf Elément Témoin Matériau / Produit rl?é‘la;vt d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC E001 Cafétéria zone Poteau X enduit ciment + peinture Co014 Non
restauration Poteau enduit ciment + peinture Co015 Non
Poteau enduit ciment + peinture co47 Non
C129 circulation-
R+l mezzanine I . C014 -
Poteau enduit ciment + peinture S013 idem Non
Poteau enduit ciment + peinture C048 Non
R+2 E206 circulation- Poteau enduit ciment + peinture S015 co14 - Non
mezzanine idem
Poutre enduit ciment + peinture C049 Non
RDC Co021 Poteau enduit ciment + peinture C030 Non
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. Réf. . Présence
Etage I‘;;ﬁ'ﬂ:fl?g:;e Elément Témoin Matériau / Produit Sélenfalvt d’amiante
sondage p (oui/non)
encadrement menuiserie X peinture + joint colle Co017 Non
RDC EOO1 Cafétéria zone
restauration encadrement menuiserie peinture + joint colle S010 (I:gé;] Non
. Réf. . Présence
Etage de:icrf\llncglfl;:lee Elément Témoin Matériau / Produit 2?;\“ d’amiante
sondage p (oui/non)
E001 Cafétéria zone menuiserie- ouvrant joint vitrier S011 ?gelsfn Non
RDC .
restauration
menuiserie- ouvrant X joint vitrier Co018 Non
" RéF. z Présence
Etage I‘;;ﬁ:ﬁfﬁf Elément Témoin Matériau / Produit r%?;vt d’amiante
sondage P (oui/non)
Mur parpaing endluq gra}nulalre de C024 Non
jointoiement
RDC EO007 bis
Mur parpaing X end'.‘“? gra}nulalre de C023 Non
jointoiement
. RéF. . Présence
Etage Iﬁ;ﬁ:-,:g:;;:f Elément Témoin Matériau / Produit 2?;\” d’amiante
sondage P (oui/non)
Plafond X Enduit ciment + peinture C025 Non
RDC EO007 bis
Plafond Enduit ciment + peinture C026 Non
. Ré&f. . Présence
Etage Iﬁﬁz'ﬂ:gfﬁf Elément Témoin Matériau / Produit 2?;3'\” d’amiante
sondage p (oui/non)
RDC C021 Plinthe bois X Peinture C032 Non
RDC LTO03 Plinthe bois Peinture C036 Non
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pave

Local / partie Réf. Réf Flissizle
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit rélélvt d’amiante
sondage p (oui/non)
Cloison- bande calicot X enduit platreux C037 Non
RDC LTO03
Cloison- bande calicot enduit platreux C039 Non
n RéF. = Présence
Etage I&?;ﬁmgfﬁf Elément Témoin Matériau / Produit rl?életfalvt d’amiante
sondage p (oui/non)
sol colle + ragréage - Sol so14 C050 - Non
souple idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S018 C_ZOSO . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S020 ?3521 Non
C129 circulation- €
R+1 .
mezzanine CO50 -
Sol- barre de seuil Colle jaune S021 : Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S022 C_ZOSO . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S023 (?050 . Non
idem
R+2 E206 mrcul_atlon— sol X colle + ragréage - Sol C050 Non
mezzanine souple
Sol- barre de seuil Colle jaune S024 C_ZOSO . Non
idem
’ ) CO050 -
R+1 passerelle B1 Sol- barre de seuil Colle jaune S025 idem Non
Sol- barre de seuil Colle jaune S026 (?050 . Non
idem
Sol- barre de seuil Colle jaune S027 ('.:050 . Non
idem
’ ) CO050 -
R+1 passerelle B129 Sol- barre de seuil Colle jaune S028 idem Non
Sol- barre de seuil Colle jaune S029 ('.:050 . Non
idem
sol colle + ragréage - Sol S030 (._7050 - Non
souple idem
R+2 Passerelle B221
sol colle + ragréage - Sol S031 (?050 - Non
souple idem
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pave
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Local / partie ) . ) Réf. Réf Flissizle
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit rélélvt d’amiante
sondage p (oui/non)

R+1 C129 cwcul_atlon- Garde cqrps_et escalier X Peinture co45 Non

mezzanine métallique
E206 circulation- Garde corps et escalier .
R+2 mezzanine métallique Peinture Co46 Non
R+1 passerelle B1 Garde co,rps'et escalier Peinture 0.045 . Non
métallique idem
R+1 passerelle B129 Garde cqrps_et escalier Peinture (.3045 . Non
métallique idem
Garde corps et escalier . C045 -

R+2 Passerelle B221 métallique Peinture S016 idem Non
) RéF. z Présence
Etage Ldo,;ﬁ:':gf;:f Elément Témoin Matériau / Produit 2?;\“ d’amiante
sondage p (oui/non)

RDC E013 [angement Mur enduit granulaire + peinture D011 Oui

réserve
Mur enduit granulaire + peinture C003 Oui
RDC EO14 Laverie

Mur X enduit granulaire + peinture D007 Oui
. RéF. a Présence
Etage I‘;i(ﬁ:,':g:ﬁf Elément Témoin Matériau / Produit 2?;‘\” d’amiante
sondage p (oui/non)

Murs enduit platreux + peinture D001 Oui

Mur X enduit granulaire + peinture D003 Oui

RDC EO01 Cafétéria zone Mur enduit granulaire + peinture D004 Oui

restauration
Murs enduit platreux + peinture C016 Oui
Murs- encafirement de enduit platreux + peinture D006 Oui
fenétre
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. Réf. . Présence
Etage Ldoy_cal ettt Elément Témoin Matériau / Produit Ref. d’amiante
immeuble sondage prelevt (oui/non)
colle + ragréage+ ENDUIT )
sol BLANC - Sol souple poo1 Oui
C129 circulation- colle + ragréage+ ENDUIT C044 - .
R+l mezzanine sol BLANC - Sol souple 5019 idem Oui
sol X ENDU!T BLANC (+colle + co44 oui
ragréage) - Sol souple
R+2 Ezonﬁgz'ggz'iit;"”' sol Ragréage + ENDUIT BLANC D005 oui
" RéF. z Présence
Etage LO,FaI Sl Elément Témoin Matériau / Produit Ref. d’amiante
d’immeuble sondage préléevt (oui/non)
C129 circulation- Doublage enduit platreux D009 Non
R+1 .
mezzanine Doublage enduit platreux D012 Non
Doublage X enduit platreux D006 Non
R+2 Ezorg;';gﬁliit;on' Doublage enduit platreux D007 Non
Doublage enduit platreux D008 Non
. RéF. a Présence
Etage Ldo’_cal Y jpatiil Elément Témoin Matériau / Produit Ref. d’amiante
immeuble sondage prélevt (oui/non)
€129 circulation- sol X Colle noire en débordement S039 Oui
R+1 .
mezzanine sol Colle noire en débordement S040 Oui
. RéF. . Présence
Etage Lc:f:al Vel Elément Témoin Matériau / Produit Ref. d’amiante
d’immeuble sondage préléevt (oui/non)
colle + ragréage+ ENDUIT
R+1 passerelle B129 sol X BLANC - Sol souple D002 Non
R+2 Passerelle B221 p
sol Ragréage D004 Non
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Document: | voir rapport 8466708/S1.2.2.R du 23/07/2020 REALISE PAR BUREAU VERITAS

[BUREAU |
= 4 | VERITAS |
Bureau Veritas Exploitation SAS A I'attention de MARTIN PATRICE
ST HERBLAIN (J.CARTIER) UNIVERSITE DE NANTES
8 avenue Jacques Cartier 1 QUAI DE TOURVILLE
Atlantis 44035 NANTES CEDEX 1
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : xavier.le-calvez@bureauveritas.com
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de NEC

I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout
2017

¢

Date(s) du repérage :  du 26/05/2020 au 27/05/2020

Coordonnées du site : 05_01 Immeuble bati objet du repérage :
Nom du site : 05 - La Chantrerie Batiment IRESTE - AM-RDTA

Rue C. Pauc

44000 NANTES

Numéro d'affaire : 8466708

Référence du rapport : 8466708/S1.2.2.R
Rédigé le : 23/07/2020

Par I'opérateur de repérage : Xavier LE CALVEZ
Date de la commande : 05/02/2020

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 60, avenue du Général de Gaulle - 92008 PARIS LA
DEFENSE Certificat n® 8026742

Date de début de validité | Date de fin de validité |
Amiante sans

Nafte o1 0711112017 06/11/2022
Amiants avec | 16/06/2017 15/06/2022

mention

Ce rapport contient 68 pages y compris les annexes et ne peut étre
reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

|
AP

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros

Siége social 8 cours du Triangle de I'Arche - 92800 PUTEAUX - RCS Nanterre B 790 184 675
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1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de I'amiante

Rapport AM-RDTA Rapport n* : 8466708/S1.2.2.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 3/68 Date du rapport : 23/07/2020
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Matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante

Résultat de
Localisation Composant Matériau ou produit Description I'évaluation de I'état
de conservation
[ TOITURE Toiture Ardoise fibre-ciment EP
[ TOITURE Toiture Ardoise fibre-ciment | /
| R+2/AILEA/DGT Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
CIR;gLIJIl_\AﬁOBNG Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

R+2/AILEB/ :

CIRCULATION 2 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

| R+2/AILE B/B201 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
R+2/AILE B /8202 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

| R+2/AILEB/WC Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
\ R+2/AILE B/ B206 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+2/AILEB/B208 Revétement de sol | Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
| R+2/AILE B/B209 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+2/AILEB/B210 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) \ EP
| R+2/AILEB/B210.1 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
| R+2/AILEB/B210.2 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
| R+2/AILEE/E202 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

R+2/AILEE/

CIRCUALTION Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

F;:\ZNII¢AI;§E(.ZSI Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

:;J:QQ:LREEQ {‘ Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
L LT Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
g;‘cluﬁ.ﬁgé Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

R+1/AILEB/ .

SANITAIRES Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

R+1/AILEB/B113 Revétement de sol l Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEB/B114 Revétement de sol | Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
l R+1/AILEB/B115.1 Revétement de sol l Dalle de sol cassante, gris(e) [ EP
i R+1/AILEB/B115.2 Revétement de sol [ Dalle de sol cassante, gris(e) | EP

S*Rgf&%g,{‘ Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

SELIUA&%&(I Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
} R+1/AILEC/C101 Revétementde sol | Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C102 Revétement de sol ‘ Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C103 Revétement de sol | Dalle de sol cassante, gris(e) | EP
‘ R+1/AILEC/C104 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| ReU/ALEC/ | [ ;

SANITAIRES Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C105 Revétementde sol | Dalle de sol cassante, gris(e) EP
\ R+1/AILEC/C108 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C107 Revétement de sol [ Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C108 Revétement de sol l Dalle de sol cassante, gris(e) EP
| R+1/AILEC/C117 Poteau \ Entourage de poteau fibre-ciment \ EP

Rapport AM-RDTA
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Matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante
Résultat de

Localisation Composant Matériau ou produit Description I'évaluation de I'état

de conservation

R+1/AILEE/ | )

CIRCULATION Revétement de sol . Dalle de sol ' cassante, gris(e) . EP |
R+1/AILE E/E101 Revétement de sol | Dalle de sol cassante, gris(e) EP |
Rﬂ ! AILE E / E102 Revetemenl de sol [ Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
R+1/AILEE/E103 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
R+1/AILEE/E104 Revétement de sol Dalle de sol [ cassante, gris(e) EP |
R+1/AILEE/E111 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
R+1/AILEE/E114 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP \

R+1/AILEE/ 5 z

SANITAIRES 1 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP ‘

g;t:l{rillLReEg /2 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP ‘
ROC / AILE B / B006 Revétementde sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC / AILE B/ B00O7 Revétement de sol Dalle de sol | cassante, gris(e) EP \
RDC/AILEB/BO11 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC/AILE B/B012 Revétementde sol | Dalle de sol } cassante, gris(e) EP |
RDC/AILE B/B013 Revétementde sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC/AILEB/B014 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC / AILE B / 8016 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
RDC / AILE B/ BO17 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |

RS%EI{T‘XILREEBJ Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP

ROC/AILEB/ ‘ [ . [ ‘

SANITAIRE 2 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) EP
ROC / AILE B/ B023 Revétementde sol | Dalle de sol cassante, gris(e) EP \
RDC / AILE B/ B025 Revétement de sol | Dalle de sol \ cassante, gris(e) EP |

RDC/AILEC/ )

CIRCULATION 1 Revétement de sol ‘ Dalle de sol ‘ cassante, gris(e) EP ‘
RDC / AILE C/C004 Revétement de sol Dalle de sol [ cassante, gris(e) EP ‘
RDC / AILE C / C005 Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC / AILE C/ C021 Revétement de sol [ Dalle de sol \ cassante, gris(e) EP |

RDC /AILE C / | 2

LOGEMENT 2 Revétement de sol Dalle de sol ‘ cassante, beige EP

RDC/AILEC/ ’

LOGEMENT 2 Revétement de sol ‘ Dalle de sol cassante, beige EP
RDC / AILE D/ D001 Revétement de sol Dalle de sol i cassante, gris(e) EP |
RDC / AILE D/ D002 Revétementde sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) EP |
RDC / AILE E / E005 Revétement de sol | Dalle de sol 1 cassante, gris(e) EP \

1.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est né ire d’avertir
de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder a :
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Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)contenant de I'amiante et I'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et
I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une action de protection immédiate sur
le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b)rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage
répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Il fait également procéder a une mesure du niveau d'empoussiérement dans |'air a l'issue du déconfinement qui doit étre
inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

1.4. Eléments d'information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques
pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés & I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du
risque d’'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de
votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données
« déchets » gérée par 'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.
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2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bati objet de la mission
Adresse: pajiment IRESTE - AM-RDTA

Rue C. Pauc
44000 NANTES
| Date du permis de | Année de réhabilitation |
Batiment Fonction principale Classement | construire ou année  ou description des
de construction | modifications :
BétimentRlRD.EriTE -AM- i ,fé:?:\:?/r:::‘hee?toh > ERP catégorie 144 non communiqué non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

2.2. Intervenants

‘ Partie prenante | Société | Adresse Coordonnées

e UNIVERSITE DE NANTES 1 QUAI DE TOURVILLE 0240683275
Sommarkitaie duraperage PATRICE MARTIN 44035 NANTES CEDEX 1 patrice. martin@univ-nantes.fr

Propriétaire UNIVERSITE DE NANTES 1 QUAI DE TOURVILLE 0240683275
ops PATRICE MARTIN 44035 NANTES CEDEX 1 patrice.martin@univ-nantes.fr

C. Pauc
POLYTECH ve
Accompagnateur 44000 /
Monsieur Barribeau NANTES

2.3. Opérateur(s) de repérage

= | Date d'obtention | Date de validité
Société Nom %rgr::;.mo:' N° de certification* dela
certification certification
| BUREAU VERITAS
EXPLOITATION | Xavier LE CALVEZ EURESY VERITAS 8026742 0711172017 06/11/2022
CERTIFICATION
775690 621
2.4, Laboratoire(s)
’ Société N N° d'accréditation | Adresse [ Coordonnées
Eurofins Analyses pour le 7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827
Batiment Ouest Thevy 44323NANTES CEDEX 3France $325%034948
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires
Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24,
R1334-27 a 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrété du 26 juin 2013

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage, modifié par l'arrété du 26 juin 2013

Arrété du 19" juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2. Programme de repérage
Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique (hors champ de mission

réglementaire)
Composant de la construction I Partie du composant a vérifier ou a sonder
1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiseries, amiante-
(périphériques et intérieurs). ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau

sandwich, carton + platre), coffrage perdu,

Cloisons (légeres et préfabriquées), gaines | Enduits projetés, panneaux de cloisons.
et coffres.

' 2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et | Enduites projetés, panneaux collés ou visés.
coffres.

Planchers. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements
intérieurs

Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ‘ Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets / volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresse, bandes).

Vide-ordures. Conduits.
4. Eléments extérieurs
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| Composant de la construction | Partie du composant & vérifier ou 4 sonder
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et facades légeres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et facades. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits

de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la premiére phase, |'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du
code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati. || détermine les zones présentant
des similitudes d'ouvrage et les zones homogeénes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre
de prélévements pour analyse.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur, certaines parties de I'immeuble bati ne
sont pas accessibles, 'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxiéme phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, I'opérateur de repérage
identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui
contiennent de I'amiante.

A cette fin, il conclut quant a la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits
repérés a l'issue de la premiére phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour
pouvoir conclure quant a la présence d'amiante. Les préléevements sont effectués sur toute I'épaisseur pour les matériaux et
produits de la liste A, et sur la premiére couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de
repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur conclut définitivement a I'absence ou a la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Pour les matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou a I'absence d'amiante.
Pour les matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résuitat
d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou I'absence d’amiante.
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste,
le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critére qui lui a permis de
conclure est son jugement personnel.
Lors de la troisiéme phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogéne |'état de conservation des matériaux ou
produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante :

liste A : en application des critéres des grilles d’évaluations définies en annexes de l'arrété du 12 décembre 2012
modifié,

liste B : selon les critéres de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrété liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.
Il n'est en aucun cas assimilable & un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R.
4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas
adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition,

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélévements d'échantillons selon une
méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrétés du 12 décembre
2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le
caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment, Certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9
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du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire :
détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages a l'intérieur de celles-ci conformément
a la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et
inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent étre mis en évidence
ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer
un matériau non réputé contenir de 'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en
compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : du 26/05/2020 au 27/05/2020

4.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite
Rapports de repérage amiante :

Références rapport : 2 ‘ F
de repérage Date rapport | Auteur rapport Objet du repérage Principales conclusions
0 LUCIEN FOULON - Présence de matériau ou produit
Nta3-377 05/05/2003 BUREAU VERITAS oTA contenant de I'amiante
Marc LEPIOUFLE - Présence de matériau ou produit
11256236 ‘ 11/06/2013 ‘ APAVE Repérage avant travaux contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics,
constats et repérages amiante.

Autres documents :
‘\ Titre Référence Ty? Document '
I 05_01_03 du 19/08/2015 [ " IRESTE | " Plan

05_01_02 du 22/12/2016 | IRESTE | Plan

05_01_01 du 22/12/2016 | IRESTE | Plan

05_01_00 du 22/12/2016 [ IRESTE [ Plan

4.2, Conditions de visite

1 Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
| Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abeéviations du tableay ;
Px = prélévement pour analyse n*X (lous les d'un
Mﬁ'umwmﬂmiotwwwlﬂllwmﬁ
S= Wmeﬂc«w&m« lnspection visuele
Etats de g
1= ique du oup'mansksasm
2lmwndommmmm3m
3 = travaux do relrak ou de confinement achevds dans les 36 mols
EP = évalvation périodque
ACT » acton correctnice de 1™ niveou
AC2 = action compctice 0v S0cond niveay

EC = Etat do consorvation
B oumage | M i » (décision | Sondage/Observation | gamiane | EC
TOITURE Tokure Ardoise fibeo-ciment POOY Résultat danalyse / oul EP
TOITURE Tokure Arcoise fbre-ciment P03 Résultat danalyse ! oul !
| | | | T Gl rappodt Sanalyse | |
FACADES Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu pidtreux / Document consulé A18T641641 du NON !
1710/2003
FACADES Plaford Faux piafond fibeeux, gris(e), Dalles 60X120 ?o:"a Résultat danalyse ] NON '
FACADES Plaforad Faux piatond foreux. DALLES 60X120 POCS Reésuitat danalyse ! NON /!
Re3/AILE O/ | | | | Neocontientpas | | |
CIRCULATION | Conduit | Caloritugoage | Mousse | ! | dramiante par nature | ! | NON | !
Re3JAILE D/ Cl. repport Janeles
Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu pidtreux ! Document consulé A187641641 du NON /
CIRCULATION 171072003
| | | | | | CI. rappont d'analyse | |
Re3LAILE D/LOCAL Copotcoupefeu | Clapet coupe-fou pltreux ' Document consubé A187641641 du NON '
TECHNIQUE 3 17102003
Re3AILE C / [ [ [ [ [ | ¢ rapport danatyse
Chapet coupe-feu Clapet coupe-feu piitreux ! Document consultéd A187641841 du NON /
CIRCULATION 17102003
T T T 1 | | €l rappoet danalyse
ReJIMLECILOCAL | Capetcoupe-teu | Clapat coupe-feu ptstron 7| Document consuké AT8TE41641 du NON '
TECHNIQUE 1 171072003
I | I ! [ [ Cl rappoet Sanalyse | [
Re3/AILE C/LOCAL Clapet coupe-feu Clapet coupefou piltreux ! Document consulé A18TE41841 du NON '
TECHNIQUE 1 17102003
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Sondage

CI. rappoet &'

Re2/AILEA / LOCAL g
TECHNIQUE 10 pilreux ] Ale;lﬁ‘ﬂmladu NON ]
"R+2/ AILE A/ LOCAL | |
TECHNWQUE 10 d P0OS ! | Mow | i
R+2/AILE A/ LOCAL
TECHNIQUE 10 piitreux, blanc(he) Poa7 ! NON !
Cl rapport danalyse I
Re2/ARLE A
CIRCULATION pidtroux / Alf;zu.ul du NON ]
Re2/ALE A/ DGT cassante, gris(e) :;')“‘ / out EP
Re2LANEClY fou | Clal fou / Crnsad” | wow | 4
CIRCULATION 1 Clapot coupe- pet coupe- plitreux oresiee
Re2 / ANE B/ I | | T dem |
CIRCULATION 1 Plaford | Faux platond | fibteux, griste). Dalles 60X 120 | poay Résultat danalyse | ! NON '
R+2/ARE B/ dem
CIRCULATION 1 Revitement de sol | Dallo do ol | cassanto. gris(e) POO4 Résultat danalyse - t | ou EP
Re2/ARE Bf fou | Cla ' Documeet consubé ' il NON '
CIRCULATION 2 Clapet coupe-| pat coupe-feu piitreu consul A L du
Re2/AIE B/ | | | T idem | |
CIRCULATION 2 . Plaford | Faux piatond | fibreux, gris{e). Dalles 60X120 | PoGA Résultat danalyse | / NON /
Re2/ARE B/ wom
CIRCULATION 2 | Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) | POO4 Résultat danalyse | / | oul | EP
Re2/ AE B /B201 Plaford Faux platond fibroux, gris(e). Dalles 60X120 ;g Risultat donalyse ] NON '
Re2/ AILE B /8201 Revitoment de ol Dallo do 5ol cassante, gris(e} :0'3 Résultat danalyse ! outl 33
Re27 AILE B /8202 Plaford Faux piatond fibcoux, grisie). Dalles 60X 120 ‘;“o‘f‘; Résultat danalyse ! NON !
R*2/AME B /B202 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) :;"‘ Résuitat danalyse / oul EP
R+2/AILEB/WC Revétement da sol Dalle do sot cassante, gris(e) m Résuitat Tanalyse ! oul EP
R+2/ANLE B/B203 Plafond Faux platond fibreux, grisie). Dalles 60X 120 % Résultat danalyse I NON '
Re+21 AILE B /8204 Plafond Faux platond fibroux, gris(e). Dalles 50X120 ,;"o‘;"g Résultat danalyse ! NON !
R+2/ALE B /B205 Plafond Faux piafond fibreux, gris{e). Dalles 60X120 % Résultat danalyse ! NON !
R*2/ALE B /B205 Plalord Faux platond fibreux, gris(e). Dalles 60X120 m Résultat danalyse ' NON !
R+2/ALE B /B205 Revitemont de sol Dalle do sot cassante. gris(e) :;0"‘ Résultat Tanalyse ! oul EP
R+2/AILE B/ B205.1 Plafond Faux platond fibroux, gris(e), Dalles 60X120 m Résultat danalyse ! NON !
Re2/AILE B /B207 Plafond Faux platond fibreux, griste). Dalles 60X120 ?o:ns Résultat danalyse ' NON '
Re2/ANLE B/B208 Plalord Faux phatond fibreux, grisie), Dalles 60X120 m Résultat danalyse ! NON !
Ragpon MBRDTA Rappert n* - BASOTORS1 2 2R
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R+2/ANE B /B208
R+2/ARE B/B209
R+2/ALE B/B209
R+2/AME B /B210
Re2/ANE B/B210
Re2/ALE B/B2101
Re2/ALEB/B2101
Re2/ALEB/B2102
Re2/AILEB/B2102
Re2/ARE B/B211
Re2/ALE B/B212
R+2/ARLE B/B213
Re2/AREB/B214
Re2/ARLE B/B215
Re2/ALE B/B2151
Re2/ARE B/B216
Re2/ARLEB/B217
Re2/ANLE B /B218

Re2/ALECS
CIRCULATION

Re2/AILEC
CIRCULATION

Re2/AILEC I C200
Re2/AILEC/C202
R+2/AILE C/C203
R+2/AILE C/C204

R+2/AILE C/C204.0

Ragport ALRDTA
Copyrght BUREAU VERITAS

Revitement de sol

Dalle de sol
Faux plafond
Dalle de sol
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux plafond
Faux platond
Faux piatond
Faux pistond
Clapet coupe-feu
Faux piatond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux piafond

cassante, gris(e)

fibreux, gris(e). Dalles 60X120

cassante, gris(e)

fibreux, gris{e). Dalles 60X120

cassante, gtis(e)

fibreux, gris(e). Dalles 60X120

cassante. gris(e)

fibroux, griste), Dalles 50X120

cassante, gris(e)

fibreux, gris(e). Dalles 60X120

fibroux, grise). Dalles 60X120

fibreux, gris{e). Dalles S0X120

fibreux, gris(e), Dalles 60X120

fibreux, grisie). Dalles 60X120

fibeeux, grisie). Dalles 60X120

fitreux, gris(e). Dalles 60X120

fibroux, gris(e). Dalles 60X120

fibroux, griste), Dalles 60X120

piltreux

fibreux, gris(e). Dalles 60X120 A
| fibreux, gris{e). Dalles 60X120 [
I fibreux, gris(e), Dalles 60X120 .
| fibreux, gris(e). Dalles 60X120 [

fibreux, grisie). Dalles 60X120

fibreux, grisie), Dalles S0X120

EHEHEHE EHEIREHE ELEHE EEEHEHEE R RS R R LR

Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat d'analyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Risultat Tanalyse
Reésultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat danalyse
Reésultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse

Résultat danalyse
Document consulé

Résultat danalyse
Résultat d'analyse
Résultat d'analyse
Résultat danalyse
Résultat d'analyse

Résultat danalyse

!

/

CI. rappont ¢analy
A18T841641 du
17102003

!
!

/

NON !
| oul | EP
NON !
oul EP
NON !
| oul | EP
| NON | '
oul EP
NON . !
| NON | !
| NON | !
NON | 1
NON . !
NON [ !
| NON [ 1
NON | !
NON [ !
NON !
| NON [ !
NON | !
NON I !
NON . !
| NON | !
| NON | i
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Re2/AILE C/C205 Plafond Fau platond fioreux, grisie). Dalles B0X120 | [ | Resultat danalyse
R+2/AILE C/C2051 | Plalond | Faux platond | fbreux, gris(e). Dalles 60X120 [ m Résuitat danalyse [ / [ NON | /
RIZIALEC/C206 | Plafond | Fauxpiatond | fbreus, gris(e). Dalles 60X120 | ;’;’“& Résultat donalyse | ' nen |t
Re2/ALECIC20T | Plafond | Fauxpisiond | fbreux, grisie), Dalles 60X120 | et | Résultat danalyse . ' [ NN |
Re2/ALEC/C208 | Plafond | Fauxpisond | fbreux. grisie), Dalles 60X120 | e | Risultat danalyse [ ' NON '
Re2/ALECIC210 | Plafond | Fouxpiatons | Bbreux, gris(e), Dalles 80X120 | oy | Risutat canalyse ' ' [“won |
ReZIALECIC21 | Plafond T phatond | foroux, gris(a). Dalles 60X 120 | ;;g Résultat danalyse [ ] e |
R2IALECIC212 | Plafond | Fauxpiafond | fibroux, griste). Dalles 60X120 | em | Risultat danalyse ' t [ nen | o
Re2IALECIC213 | Plafond | Fauxpisond | fibreux, grisie), Dalles 60X120 | pem | Résultat dCanalyse ' ! [ now |
Re2/ALECIC215 | Plafond | Foucpisiond | Bbreus, gris(e). Dalles 60X120 | Fom | Risultat danalyse ' ! [ oNoN |
Re2/IALECIC2E | Plafond | Fauxpistons | fibreux, gris(e). Dallos 60X120 | o | Résuttat danalyse | ! non |
Re2/IAILECTICIT | Plafond | Faux platond | fibreux, gris{e). Dalles S0X120 | % Résultat danalyse [ / | NON | !
R2/ALECIC28 | Plafond | Fapidond | Boreux, grise), Dales 60X120 | fam | Résultat danalyse [ ' | non |
Re2/ALECIC219 | Plaford | Faucpislond | fbreus, gris(e), Dalles 60X120 | e | Resultat danslyse ' / [N |
CRcuATioN | Comwt | Conwt PV | qamiania par patee | v | NN
eyt Platond Faux piatond tieu Marquage matériau ' NON '
Re2/AILE O / | [ Cf. rapport danalyse |
ks ide,uods Clapotcoupe-feu | Clapet coupe-fou plstrour ' Documart consuté AtETBATISA1 O NON '
Re2/ALED/D20! | Plafond | Fauex phatons foreu I | Marquege maseisu ! [ o |
Re2/ALEDID2Z | Plafond | Foux paatona feeu | T T— ' [N |
RO2/ALED /D203 | Plafond | Faupatons | tercu I | Marquoge retiriow | t [ non |
RO2/ALEDID204 | Plafond | Faunc paadona fireur ' Marquage matésiau t [ nen |
Re2/ALED/D205 | Plafond | Fauxpiakond foreur ' Marquage matéiou / NON '
Re2/AILED /D206 | Plalors | Faux platona forou 1| Marquege matiea | / T
Re2/ALEDID0T | Plafond T fam platond | toroux : | Marquage matéday ' ' non |
R+2/AILE D 1 D208 | Plafond | Faux platond | Toreux I Marquage matérau ] | NON !
Ragport ABRDTA Rappeet n* - BASGTORIS1 2 2R
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O pove Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
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R+2/AILED /D209 Plaford Roreux !

R+2/AILED /D210 Plalond Faux platond Toroux !

R+2/AILED D21 Plafond Faux platond foreux /

R+2/AILED /D212 Plalond Faux platond foreux !

Re2/AILED /D213 Plaford Faux platond foreux /

R+2/AILED /D214 Plafond Faux platond TRoreux /

R+2/AILED /D215 Plaford Faux platond Toroux /

Re2/AILED /D216 Plafond Faux pladond foreux !

Re2/AILED /D217 Plafond Faux piatond foreux !

Re2/AILED /D218 Plaford Faux plafond foreux !

Re2/AILE O /D219 Plaford Faux platond foreux !

R+2/AILE D 10220 Plafond Faux platond fireux !/

R+2/AILED /D221 Plafond Faux platond foreux I

R+2/AILED rD222 Plalord Faux platond foreux !

R+*2/AILED /D223 Plaford Faux platond foreux /
Re2/AILED/ | I |
SANITAIRES 1 Plafond | Faux platond | Toreux !
Re2/ALED/
SANITAIRES 2 | Plalond | Faux platond | foreux /

Re2/ALE E/E201 Plafond Faux phatond fibroux, griste), Dalles 60X120 m" Reésultat danalyse ! NON !

R*2/AILE E /E202 Revétement de sol Dalle de sol cassanto. gris(e) P(Xll: Résultat danalyse / oul EP

Re2/ARE E /E206 Plaford Faux platond fibroux, grsie). Dalles 60X120 m’ Risultat Tanalyse ! NON !
Re2 /ARE E/ | | | | 1. rappor danaly T T

Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu pistreu ! Document consuld A187641641 du NON !
CIRCUALTION 17102003
Re2/ [ I I i T isem | I
CRInaL e ' Plafora | Fouxpisknd | fireur,grisie) Diles€0X120 | DG | Résutat danalyse / | NN |
Re2/ARE E/ wom
CIRCUALTION | Revitement de sol | Dalle de sol | cassante. gris(e) POGE Résultat Tanalyse | ! | oul | EP
Re2JAREC/ dem
SANITAIRES | Revéterment de sol | Dalle de sot | cassante, gris(e) POO4 Résultat danalyse | ! | oul | EP
Re1 /AREAS Bom
SANITAIRES 1 Revitement de sol Dalle de sol cassante, gns(e} POOS Résultat Tanalyse r oul EP
Ragport MARDTA Rappeet n* - BASOTONS1 2 2R
Copyright BUREAU VERITAS Page 16065 Oato du mppor : 23072020

Page : 244/
301
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

O pove Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA

Numéro de contrat :C24125501 A

Rel /AIE A/ : o
SANITAIRES 2 Revitement de sol | Dalle de sol | cassante. gris(e) P0G ' oul | EP
ROVIARE AL feu | Cla fou ' oot g NON '
CIRCULATION Clipat coipk pal colpe Pl ool
Re1 TAREA | | | dem ' |
CIRCULATION Revétement de sol Dalle de sol cassanle, gris(e) POOS Résultat danalyse 1 oul EP
: : : i : :
R+1/AREB/BIOO Plaford Flocage cotonneux, boige / (Ré1. Facture do ! NON /
! ! ! pose de 2004) } !
Ret /ARLE B /8101 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 g’"ﬁs Résultat danalyse ' NON '
Re1/ALE B /8101 bis Plafond Faux piafond fibreux, DALLES 80X120 m Résultat Canalyse / NON [
Re1 /AWLE B/B102 Plafond Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 :a Reésultat danalyse ! NON !
Re1/ALEB/BI022 Plafond Faux piatond fvreux, DALLES 60X120 M: Résultat dCanalyse ! NON !
Re1/ARE B/BIO3 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 gf'“m Riésultat danalyse ] NON !
Re1 1 AILE B /8104 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 ;‘a Résultat danalyse ] NON !
Re1/AREB/ | | 1 n : 1 !
SANITAIRES | Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris{e) POOS Reésultat danalyse | / | ou | EP
Ret /ANLE B/B10S Plaford Faux platond fivreux. DALLES 60X120 m Résultat danalyse ! NON !
Re1/ALEB/B10S Plaford Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse / NON !
Re1/AILE B/B1061 Plaford Faux platond fivreux; DALLES 60X120 m Rosultat cCanalyse I NON '
Re1/AILE B /8107 Plafond Faux piatond fibreux, DALLES 60X120 :og Résultat danalyse 1 NON !
Re1/ALE B/BI10S Plaford Faux phatond fibreux, DALLES B0X120 :;'a' Résultat danalyse ! NON !
Ret /AMEB/BICD Plaford Faux piatond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse / NON !
Re1/AREB/B110 Plaford Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 % Risultat danalyse ! NON !
Ret /AREB/BINY Plafond Faux platond foreux, DALLES 60X120 ﬁ Résultat danalyse ] NON !
Re1/ALE B/BI12 Plafond Faux piafond fibreux, DALLES 80X120 ,;“og Résultat danalyze 1 NON !
Re1/ALE B/B113 Revitement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) m Résultat dranalyse ! oul EP
Re1 /AREB/B113 Plaford Faux platond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse ' NON !
R+1/AREB/BI14 Revitement de sol Dalle de sol cassanto, gris(e) m Résultat danalyse ! oul EP
Re1/ALEB/B114 Plaford Faux platond foreux, DALLES 80X120 m Résultat danalyse 1 NON !
Ragport MARDTA Rappeet n* - BASOTONS1 2 2R
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Re1 JAILE B /B115.1 Revitement 62 sol cassante. gris(e) o P
Re1/AILE B/B1151 Plafond fibreux, DALLES 60X120 m‘“" '
Re1/AILE B/B11S2 Revitemont de sol cassante, gris(e) :.;“‘ EP
Re1/AILE B /BI152 Plafond fibreux, DALLES B0X120 ,;"0'& '
Ret/ALEB/B117 Plaford fibrexix, DALLES 60X120 m“’" '
Re1/AREB/B118 Plafond fibreux, DALLES 60X120 m !
Ret /AREB/B119 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 m '
R+1/AREB/B120 Plafond Faux pladond fibroux, DALLES 60X120 ;m Résultat danalyse ] NON ]
Re1 7 ALE B/B121 Plaford Faaux phatond fibreux, DALLES B0X120 m Résultat danalyse ' NON !
Rel 1 ALE B/B122 Plaford Faux platond foreux, DALLES 60X120 :&;"8 Résultat danalyse ] NON !
Ret /ALE B/B123 Plaford Faux platond fioreux, DALLES 60X120 fo"gg Résultat danalyse ] NON !

Re1/ARE B/ | | | CI. rapport danaly: T

Clapet coupe-feu Clapet coupe-fou piitronx ’ Document consulé A187641641 du NON ]

CIRCULATION ATOP003

Re1 [ARE B/ | I I em [ | I

CIRCULATION | Revitement de sol . Dalle de sot | cassante. gris(e) POOS Résultat danalyse | ! | oul . EP

Re1/ARE B/ om

CIRCULATION | Plafond | Fouxpiaiond | fRreux, DALLES 60X120 pocs | Résultat qanalyse ! NON |t

Re1/AIEC 1 il

Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu piitrean / Document consubé A187641841 du NON /

CIRCULATION 17102003

Re1JALEC/ | | |

CIRCULATION Plafond | Fauxpistond | fioreux, DALLES B0X120 POGS | Résultat danalyse ' ! NON ]

Re1 JAILEC/ sem

CIRCULATION | Revitementdesol | Dobedest | cassante. gris(e) Poos | Résultat danalyse ' ! oul EP
Re1/AILE C/C101 Rovitement 62 sol Dalle do sol cassanto. gris(e} m Risultat danalyso ] oul EP
R+1/AILE C/C101 Plafond Faux platond fioreux, DALLES 60X120 ;;.'! Résultat danalyse ! NON '
Re1/AILE C1C102 Revitemont de sol Datle de sot cassante. gris(o) e | Résultat danalyse ' out e
Re1/AILE C/C102 Plaford Faux patond fibreux, DALLES B0X120 m Résultat danalyse ! NON ]
R+1/AILEC/C103 Revitement da sol Dalle de sol cassanto. gris(e) m Résultat danalyse ' oul EP
R+1/AILE C/C103 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 :;'é Ritsultat danalyse ] NON '
R+1/AILECIC104 Reviétement de sol Dalle do sol cassante, gris(e) :;“‘ Résultat danalyse ! ou EP

Ragpont AARDTA Rappodt n” - B4B6T08S1 22 R
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ReV/AILEC/CI04

Re1JALEC!
SANITAIRES

R+1/AILE C/C105
R+1/AILEC I C106
Re1/AILEC /C106
R+1/AILEC/C106
R+1/AILEC /C107
R+1/AILE CrC107
ReV/AILEC/IC108
Re1/AILECICI08
Re1/AILE C/C108
R+1/AILECIC110
R+1/JAILEC/C1100
ReV/AILECICIN
RY1/AILECIC112
Re1/AILECIC11Z
Re1/AILEC/CI14
Re1/AILEC/ICI1S
Re1/AILEC/CI16
Re1/AILECICUT
Re1/AILECICNT
Re1/AILEC/C118
Re1/AILEC/C1O
R+1/AILEC/C120

Re1JALEC/CI2Y

Ragport ALRDTA
Copyrght BUREAU VERITAS

Dalle de sol
Faux plafond
Dalle de sol
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux platond
Faux plafond
Faux platond
Faux piatond
Faux pistond
Faux platond
Enlourage de
potesy
Faux platond
Faux piatond
Faux platond
Faux platond
Faux platond

fivrenx, DALLES 60X120
cassanto. gris(e)
cassante, gris(e)
fibreux, DALLES 60X120
cassante, gris(e}
fivreux. DALLES 60X120
cassante. gris(e)
fibreux, DALLES 60X120
cassante, gris(e)
fiorex, DALLES 60X120
foreux. DALLES 60X120
fibreux, DALLES £0X120
fibreux, DALLES 60X120
fivreux. DALLES 60X120
fivreux, DALLES 60X120
fioroux, DALLES 60X120
fibreux, DALLES 60X120
fibreux, DALLES 60X120
fivrexix, DALLES 60X120
fbee-ciment
fibreux, DALLES 60X120
fibroux, DALLES 60X120
fibreux, DALLES 60X120
fivreux, DALLES 60X120

Moreux, DALLES 80X120

EHEHE R R R R R R R R

Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat d'analyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Risultat Tanalyse
Reésultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat danalyse
Reésultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat danalyse
Résultat danalyse
Risultat danalyse
Résultat danalyse
Résultat danalyse
Reésultat danalyse
Reésultat Canalyse

Résultat danalyse

NON !

| NON | /
| NON | /!
NON | !
NON l /
NON [ !
| NON [ 1
NON [ ]
NON [ !
NON l !
| oul [ EP
| NON | !
NON [ /
NON v ]
NON [ /!

NON !
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N0 e Description o e

Re1/AILEC/C122 Plalord Faux platond fibreux, DALLES 60X120 oy ]
ROJALECICIZ | Plafond | Fauxpistons | fioreux, DALLES 60X120 s '
ROALECICIZE | Plafond | Fampaiond | fbreux, DALLES B0X120 . '
RMIALECICI2S | Plafond | Fauxpistond | fibreux, DALLES 60X120 o '
Re1/ALED/DIZ | Plalocd [ Fancpiasons. | foreur / '
Re1U/ALED/DIOS | Plalond [ Foupaions | Toreu / '
ROJALED/DIE | Plaford [ emocpiotons | forour s '
R+1JAILED /D106 | Plafond | Faux pladond | foreux ! ]
Re1/ALED/DIOB | Plaford | Faue pistond foreur ' '
Re1/ALEDIDIOT | Plafond | Fauxpiatond foreus 1 '
RO/ALEOIDIB | Plaford [ roscpasons | forou ! '
RO/ALEDIDI0S | Plaford | Foscpimtons | tireu / '
ROI/ALEDIDNO | Plaford | Fmexplabona foreur ' '
ReV/ALED/DMI | Plaford | Faux pistond foreux ! '
ROJALEDIONZ | Plalord | Foux platona forau / '
R+1JAILED /D113 | Plafond | Faux pladond foreu / /
ROI/ALED/DI4 | Plafond | Faux platond toreur / !
ROJALED/ONS | Plaford | Fauxpistona foreur 7| Maquagemasisu | ' | wen |
Re1/ALED/DUE | Plaford | Faux piatons foreus 7| Masquegemetisu | ' [ non |
Re1/AILED /D117 | Plafond | Faux platond | foroux ! | Marquage matéeiay [ ] | NON [ ]
ROIALEDIONE | Plafond | rompmions: | fireu 1| Merawmos metiins | t T won |
R+1/AILED /D119 [ Plafond | Faux piatond foreux / . Marquage matérau [ ! [ NON [ !
ROJALED/DI0 | Plalord | Faux platona foreur 1| Merqusge masirsi | ' [ non |

b, A Plafond [ Foux platons foreun T | Miarsumge mesksieu | ' [non |

:;,‘"Qﬂfeg 5 Plafond Faux platond toreun ’ Marquage matédau ' NON '
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ReV/AILED/DI2Y Roreux ' NON !
Cf. rapport danalyse | |
By pansoL pbtreux A187641841 du NON '
17102003
T T CI. rapport d'analyse T
Bmess plstrour /| Documant consuté AT87641641 du NON '
17102003
Re1/AREE/ dom
CIRCULATION | Revitement de sol | Dalle de sol | cassante. gris(e) POO4 Résultat Tanalyse | ! | oul | EP
Re1 /ARE E/E101 Revitement de sol Dalle de sol cassanto. gris(e) :0;“4 Résultat danalyse / out EP
R+1 /AREE/EIDY Plalond Faux piafond fibreux, DALLES 80X120 g Résultat Canalyse / NON [
Re1 AMEE /EVO2 Revéterment de sol Dalle de sol cassanle, gris(e) :‘;". Résultat danalyse ! oul EP
Ret FARE E/E102 Plafond Faux piatond fvreux, DALLES 60X120 ’-’M: Résultat dCanalyse ! NON !
Re1 /ARE E/E103 Revitement de sol Dalle do sol cassanto. gris(e) POO4 Resultat Tanalyse ! ou EP
Re1 1 AILE E /E103 Plafond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 ;‘a Résultat danalyse ] NON !
R+1/AREE E104 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris{e) :‘;"‘ Reésultat danalyse / ou EP
Ret fALEE/E104 Plaford Faux platond fioreux. DALLES 60X120 m Résultat danalyse ! NON !
Re1 JAILEE/L108 Gaine horizontale Flocage CORONMBUX, gris(e) POT1 Résultat danalyse / NON !
Re1/AILEE/LI08 Gaine horizontale Flocage colonneux, gris(e) PO12 Résultat danalyse / NON !
Re+1 /ALEE/EIN Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) m Résultat danalyse ! out EP
R+1 /ALEE/ENI4 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) ?gg‘. Résultat danalyse ! oul EP
Re1/ARE E/ [ [ [ com [ [ [
SANITAIRES 1 | Revétement de sol | Dalle de sol | cassante. gris(e) POO4 Résultat danalyse | / | oul | EP
R#1/AREE/ dom
SANITAIRES 2 Rovétement da sol | Dalle da sol | cassante, gris(e) POO4 Résultat danalyse | ! | oul | EP
ROC/ARE A/ CI. rappoet danalyse
Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu [T / Documernt consulé A187641641 du NON !
CIRCULATION 171002003
RDC / AILE A/ | | wom | | |
CIRCULATION Plaford , Faux platond , fibreux, DALLES 60X120 | POGS Reésultat d'analyse I NON , /
ROC/ALEB/ CI. rappoet C'analyse
Clapel coupe-feu Clapet coupedeu piltreux / Document consulé A187641841 du NON !
CIRCULATION 171072003
ROC /AILE B/ | | | dem | | |
CIRCULATION | Plafond | Faux platond | Moreux, DALLES 80X120 POCS Résuitat danalyse | ! | NON | /!
ROC / AILE B /8004 Platond Faux platond fibreux, DALLES 60X120 g;; Résultat danalyse ' NON '
RDC / AILE B / BDOS Plalord Faux phatond fibreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse ! NON /
Ragport MARDTA Rappeet n* - BASOTONS1 2 2R
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RDC / AILE B / B0OS Revétement d sol Dalle de sol cassante. gis(e) P | Risultat danalyse

ROC /AILE /8006 | Plafond | Faupistons | fioreux, DALLES 60X120 o | Resuttat cranalyse

ROCIALEB/B00T | ReviMomontdossl | Dulodosdl | cassante, gris(e) | | Resultat danalyse |

ROC/AILEB /8007 | Plafond | Fauxpisiond | fibreux, DALLES 60X120 o | Resuttat danalyss

ROC/ALEB/B00B | Plafond | Faumpisond | Mbreux, DALLES 60X120 e | Résultat danalyse

ROC/ALEB/BO10 | Plafond | Fauxpiaons | fbreux, DALLES 60X120 o | Rasutat canalyse

ROC/ALEB/BO11 | Revitomontdesol | Oollodosdt | cassante, gris(o) ;‘;"‘ Rosultat danalyse

ROC/ALEB/BO1T | Plafond | Faupiiond | fibreux, DALLES 80X120 e | Résultat Canalyse

ROC/ALEB/B012 | Revélemenidesol | Dolledesad | cassante, gtis(e) | Résultat danalyse

ROC/ALEB/BO12 | Plafond | Faucpislond | freur, DALLES8OX120 | Fom | Risultat danalyse . ! [ oNon | o

ROC/AIEB/B013 | Revitement de sol | Dalle do sol | cassante, gris(e) ?07): Résultat danalyse [ ! | ou [ EP

ROC/ALEB 8013 | Plaford | Faucpiaiond | fbroux, DALLES 60X120 F;"og Résultat donalyse | t non | 4

ROC /AILE B/BD14 | Revitement de sol | Dalle de sol | cassante, gris{e)} m Résultat danalyse [ / [ oul | EP

ROC/ALEB/BOI4 | Plaford | Faucpisond | freuwx. DALLESEOX120 | e | Resultat danslyse ' / [N |

ROC/ALEB/BOI6 | Revilemonidesol | Dabedesed | cassanto. gris(e) P | Risultat danalyse ' ' ow | e

ROC/AE B /8016 | Platond | Fauxpisons | fioreux, DALLES 60X120 oa | Resultat ranalyse ' ! non |

RDC/AILE B/BOT7 | Revétement de sol | Dalle de sol | cassanle, gris(e) $ Résultat danalyse [ ! [ oul | EP

ROC/ALEB /B0 | Piafond | Fauxpisiond | fibreu, DALLES 60X120 | Resultat danalyse . ' | nen |

ROC/ALEB/BO18 | Plafond | Faucpisoos | freux, DALLES60X120 | Fem | Risultat danalyse ' ' [ non |
BOCTARC AL OANTTARE | Revitomentcesal | Daegesa | cassante. gris(o} | Risultat analyse [ ' Tom | e
RDCIARE B.‘.' SANITAIRE | g somont dozcl | Dalladesal | cassante, gris(e) | Résultat danalyse [ t om | ep

ROC/ALEB/8022 | Plaford | Fmopisond | fibreux, DALLES 60X120 ey | Résultat danalyse . ' | nen |

ROC/ALEB/B023 | Reviemenidesol | Daledesd | cassante. gris(e) o | Resutar danalyse . ! oul 53

ROC/ALEB/B0Z3 | Plafond | Fouxpistons | fioreux, DALLES 60X120 o | Risultat dranalyse ' t [non |

ROC / AILE B /8025 | Revitement de sol | Dalle do sot | cassanto, gris{e) | :;"‘ [ Résultat danalyse [ ! | oul | EP
Ragport ALRDTA Rapport n* - B4SOTOS1 22 R
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RDC 7 AILE B / BOG7 fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse
ROC/ALEB/BO38 fivreux, DALLES 60X120 m Riésultat danalyse ! NON !
ROC/AILE G/ | | | | CI. rapport danalyse T
Clapet coupd-fou Clapet coupe-feu phatreux ! Document consubé A18TE41841 du NON /
CIRCULATION 1 171072008
RDC/ALE C/ | [ | wom
CIRCULATION 1 Revétement da sol . Dalle de sol . cassanle, gris(e) POO4 Résultat danalyse | ] oul . EP
ROC/AREC/ CI. rappoet d'analyse
CIRCULATION 2 Clapet coupe-feu Clapet coupe-feu piltreux / Document consulté A|?;18'41B4I3¢u NON !
RDC/ARE C/ | | | |
CIRCULATION 2 | Revétement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e} POIS Résultat danalyse | / | NON | ]
RDC 7 AILE C / COOt Plafond Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 :; Reésultat danalyse ! NON !
RDC /AILE C / CO02 Plafond Faux piatond fvreux, DALLES 60X120 m Résultat dCanalyse ! NON !
RDC JAILE C /1 CO03 Plafond Faux platond fivreux, DALLES 60X120 m Resultat Tanalyse ! NON !
RDC /AILE C 1 CO04 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) ?:)“. Résultat danalyse ! ou EP
ROC S AILE C 1 COO4 Plafond Faux phafond fibreux, DALLES 80X120 ,;"og Résultat danalyse ! NON !
RDC / AILE C / CO0S Revitement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) ,;‘0‘0"“ Résultat danalyse ! oul EP
RDC /AILE C / CO05 Plaford Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse / NON !
ROC FAILE C 1 CO06 Plaford Faux platond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse / NON /!
ROC /AILE € 1 CO0T Platond Faux piatond fibreux, DALLES 60X120 :og Résultat danalyse 1 NON !
RDC /AILE C / CO08 Revétement de sol Dalle de sol cassante, gris(e) PO18 Résultat danalyse ! NON /
RDC /AILE C / CO08 Plaford Faux piatond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse / NON ]
RDC / AILE C /1 CO09 Plaford Faux phatond fivreux, DALLES 60X120 % Risultat danalyse ! NON !
ROC 1 AILE C / CO10 Plafond Faux platond fioreux, DALLES 60X120 ;‘o'g Résultat danalyse t NON '
ROC /AILE C /€011 Plaford Faux piafond fibreux, DALLES 80X120 ,;“og Résultat danalyse 1 NON !
RDC/AILEC /CO12 Plalora Faux platond fbreux, DALLES 60X120 m Résultat Canalyse ! NON !
ROCJAILEC /CO13 Plaford Faux platond fivreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse ' NON !
RDC/AILEC/CO14 Plalond Faux platond fvreux, DALLES 60X120 m Résultat danalyse ! NON !
ROC/AILEC /CO1S Plaford Faux platond foreux, DALLES 80X120 m Résultat danalyse 1 NON !
Ragpodt MARDTA Rappod n” - BUS6TOAS1 2 2R
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RDC /AILE C /C016 Plalord fibreux, DALLES 60X120 pon | Risultat danalyse ' NON '
ROCIALECICOt7 | Plafond | Faupistons | fioreux, DALLES 60X120 o | Resuttat cranalyse ' ! [ o |
ROCIALECICOI8 | Plafond | Fampaiond | fbreux, DALLESBOXI120 | | Résultat danalyse | ' oy |
ROCIALEC/CO18 | Plafond | Faumpisiond | fibreux, DALLES 80X120 et | Résuttat danalyse ' ' [ NN |
ROC/ALEC/COZ) | Revitementdesol | Dolledesdl | cassante, gtis(e) POI4 | Résutatdanalyse | ' [ NN |
ROC/ALEC/C020 | Plalond | Fauxpiaons | fbreux, DALLES 60X120 Pocs | Resutat Canalyse ' 1 [“won |
ROC/ALEC/C021 | Revbomontdesol | Oslledosdl | cassante, gris(o) o Rasultat danalyse ' ' T om | ep
ROCIALECICO21 | Plafond | Faupiiond | fibreux, DALLES 80X120 e | Résultat Canalyse ' T nen | o
fggé,’;'éﬁfz’ | Revitementdesol | Daledesat | cassante, beige POI6 | Résultatdanalse | ' oul P
Py, Revélemontdesol |  Dolledessl | cassante, beige | Pot7 | Resutastdanoyse | t oul P
RDC/AILE D/ CI. rappont danalyse
CIRCULATION Chapet coupe-feu Clapet coupe-feu pistreux / Document consulé Al ?;?1‘01(2%'36“ NON !
gf;%{,:}.ﬁgn’ | Plaford Faux platond foreux ! Marquage matériau r NON '
RDC /AILE D / DOOY I Plafond | Faux platond I foreux / I Marquage matésiau [ ! [ NON . !
ROC/ALED/DOO) | Revitomontdosol | Doledosdt | cassanto. gtis(e) Ll | Resutat qanolse | ' | ow | e
ROCIALED/D002 | Platond | Fouxpiatona | torou 1| Merauegemetkien | ' hon |
RDC/AILED/DO02 | Rovblomontdesol |  Dalledosdl | cassante. gris(o) ,;“0’,;"‘ | Résutat canalyse | ' om | e
ROC /AILE D /D003 ‘ Plaford I Faux piatond ' foreux ! I Marquage matésiau . ! [ NON [ ]
ROC/AILED /D004 | Plafond | Fauxpistons | foteus I | Marquege maseisu | ' [ o |
ROC/ALED /D005 | Plafond | Foux paatona fewou | Marquege matirisu | ' | “wow |
RDC /AILE D 1 D006 | Plafond | Faux piatond | foreux / | Marquage matériay [ ! | NON | /
ROC/ALED /0007 | Plafond | Faunc paadona freur ! | Marquags matsias | t [ “non |
ROC /AILE D /D008 | Plaforsd | Fauxpiakond foreur 7| Marquege matésiau | ' [ non |
ROC/ALED /D00 | Plalord | Fauxpiatona torour 7| Merguege matkteu | ' [ won |
ROCIALED/0010 | Plaford | Fooxpiatons | teous P [ ' non |
ROCIALED /D01 | Plaford | famcpuiona | toreux | Merquoge mekiau | ' o |
Ragport ABRDTA Rappeet n* - BASGTORIS1 2 2R
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e e I R Description ] A [ ol ]m:m [m[ € ]
RDC /AILE D / D012 Plaford Faux platond Toreur ' Marquage matédioy ] NON '
ROCIAILE 0/0013 | Plafond [ Faux piatond [ Toroux r | Marquage matédauy ' ' [ “now |
RDC/AILE D /D014 | Plafond | Faux platond | foreux / | Marquage matériau [ ! | NON | /!

gz‘jl;::;g’ ! ' Plafond | Fampiatons | foreux T | Mequege metida | ' [ now |

il d ' Plafood | Fauxpistons | foreux I | magugemaen | ' | non |

ROC/AILE D/LOGALY | Plafond I platond [ Toreux r | Marquage matédiau . ! [“won |

ROC /AILE D/LOCALZ | Plafond [ emocpiotons | foroux ;| Marquage matériau [ ! N |

ROC / AILE E 1 EDOS | Revétemont de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e) m | Résultat danalyse [ ! | oul | EP

RDC/ALEE (0051 | Plaford | Fauxpisond | fioreux, DALLES B0X120 ,;"g Résultat d'analyse ' ' | won |

ROC/ALEE/E014 | Plafond | Fampiiong | ftcoux, bege | Po10. | Résutatducalse | ' | Now '
Ragport ALRDTA Rapport 0" - BSOTORS1 22 R
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6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux

ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport,

Localisation

Commentaires

TOITURE
FACADES
R+3/AILE D/ CIRCULATION
R+3/AILE D / MACHINERIE ASC.
R+3/ AILE D / LOCAL TECHNIQUE 3
R+3/ AILE C / CIRCULATION
R+3/ AILE C / MACHINERIE ASC.
R+3/ AILE C / LOCAL TECHNIQUE 1
R+3/ AILE B / MACHINERIE ASC.
R+3/ AILES A/B/E / COMBLES

/
!
/

R+2/AILE A/ LOCAL TECHNIQUE 10
R+2/AILE A/ CIRCULATION
R+2/AILE A/ LOCAL

'R+2/AILEA/DGT
R+2/ AILE B / CIRCULATION 1
R+2/ AILE B / CIRCULATION 2
R+2/ AILE B/ B201
R+2/AILE B/ B202
R+2/AILE B/ WC
R+2/ AILE B / LOCAL GAINES TECH.
R+2/AILE B/ B203
R+2/ AILE B/ B204
R+2/ AILE B/ B205

R+2/AILE B / B206
R+2/ AILE B/ B206.1
R+2/AILE B / B207
'R+2/AILE B/B208
R+2/AILE B/ B209
R+2/AILE B/ B210

R+2/ AILE B/ B210.1
R+2/ AILE B/B210.2
R+2/AILE B/ B211

R+2/AILE B/ B212
R+2/AILE B/B213
R+2/AILE B/ B214
R+2/AILE B/B215

R+2/AILE B/ B215.1
R+2/AILE B/B216
R+2/AILE B/B217
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l:;c;ii;;iion é;mmomims

R+2/ AILE B/ B218 /

f R+2/ AILE C / CIRCULATION \ /
' R#+2/ AILE C / C201 ' /
R+2/ AILE C/C202 \ /

R+2/ AILE C/C203 | /

’ R+2/ AILE C / C204 ' /
‘ R+2/ AILE C / C204.1 /
‘ ‘R+2/ AILE C/C205 /
' R+2/ AILE C / C205.1 ' /
R+2/ AILE C / C206 /

R+2/ AILE C /C207 \ /

' R+2/AILE C / C208 ' /
R+2/ AILE C / C209 | /

R+2/ AILE C/C210 /

“ R+2/AILE C/C211 ‘ /
' R+2/AILE C/ C212 \ /
R+2/AILE C/C213 | /

R+2/AILE C/C214 W /

' R+2/AILE C/C215 ‘ /
R+2/AILE C/C216 | /

‘ R+2/ AILE C/C217 ‘ /
' R+2/ AILE C/C218 \ /
R+2/ AILE C/C219 | /

R+2/ AILE D / CIRCULATION | /

' R+2/ AILE D / D201 ' /
R+2/ AILE D / D202 \ /

R+2/AILE D/ D203 I /

R+2/ AILE D/ D204
R+2/AILE D/ D205
R+2/AILE D/ D206
R+2/ AILE D/ D207
R+2/AILE D/ D208
R+2/ AILE D / D209
R+2/AILE D/ D210
R+2/AILE D/ D211 \
R+2/AILE D/ D212 \ /
R+2/AILE D/ D213 i

R+2/ AILE D /D214
R+2/AILE D/ D215 y /
R+2/AILE D/ D216
R+2/AILE D/ D217
R+2/AILE D/ D218
R+2/AILE D/ D219
R+2/ AILE D/ D220
R+2/AILE D/ D221
R+2/AILE D/ D222 \ I
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Localisation Commentaires

R+2/ AILE D / D223 /
f 'R+2/ AILE D/ SANITAIRES 1 /
' R+2/ AILE D / SANITAIRES 2 /

R+2/AILE E/ E201 I
R+2/AILE E / E202 | /
’ R+2 [ AILE E / E206 ' /
‘ R+2/ AILE E / CIRCUALTION /
‘ R+2/AILE C/ SANITAIRES /
: R+1/AILE A/ SANITAIRES 1 /
' R+1/AILE A/ SANITAIRES 2 /
R+1/AILE A/ AMPHITHEATRE 1 /
' R+1/AILE A/ AMPHITHEATRE 2 ' /
| Re+1/ AILE A/ CIRCULATION | /
R+1/AILE B/B100 /
: R+1/AILE B/B101 /
' R+1/AILE B /B101 bis /
? R+1/AILEB/B102 /
f R+1/AILE B/B102.2 ! /
' R+1/AILE B/B103 ‘ /
‘ R+1/AILE B/B104 | /
‘ R+1/AILE B/ SANITAIRES /
' R+1/AILE B/B105 /
R+1/AILEB/B106 /
f R+1/AILE B/ B106.1 /

R+1/AILEB/B107
R+1/AILEB/B108
R+1/AILEB/B109

-

R+1/AILE B/B110 /
: R+1/AILEB/BIN /
R+1/AILEB/B112 T
I' R+1/AILEB/B113 ‘ /
7 R+1/AILEB/B114 /
: R+1/AILEB/B115.1 | /
[ R+1/AILE B/B115.2 /
' R+1/AILE B/B116 ' /

R+1/AILEB/B117 /
f R+1/AILEB/B118 /
' R+1/AILEB/B119 ' /

R+1/AILEB/B120 } /

R+1/AILE B/B121
R+1/AILE B/B122 ‘
R+1/AILEB/B123 1 !
|
\

R+1/ AILE B / CIRCULATION

R+1/AILE C / CIRCULATION

~ R+1/AILEC/C101
R+1/AILE C/C102 \ /
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l:;c;ii;;iion é;mmomims
R+1/AILEC/C103 /
[ R+1/AILE C/C104 [ !

R+1/AILE C / SANITAIRES !
R+1/AILE C/C105

[
R+1/AILE C/C108 [ !

’ R+1/AILE C /C107 /
‘ Re+1/AILE C/C108 /
‘ ‘R+1/AILE C/C109 /
' R+1/AILE C/C110 ' /
R+1/AILE C/C110.1 /
R+1/AILEC/C111 \ /
' R+1/AILE C/C112 ' /
R+1/AILE C/C113 | /
R+1/AILE C/C114 /

R+1/AILE C/C115
R+1/AILEC/C116
R+1/AILEC/C117
R+1/AILEC/C118
R+1/AILEC/C119
R+1/AILE C/C120
R+1/AILE C/C121

R+1/AILE C/C122 \ /
R+1/AILE C/C123 | /
R+1/AILE C/C124 | 1
' R+1/AILE C/C125 ' /
R+1/AILED /D101 \ /

R+1/AILE D/ D102
Re+1/AILE D /D103 ‘
R+1/AILE D /D104 |
R+1/AILE D/ D105 ‘ /
\
\
\

R+1/AILE D/ D106
R+1/AILE D /D107
R+1/AILE D/ D108
R+1/AILE D /D109
R+1/AILED /D110 \
R+1/AILED/D111 \ /
R+1/AILE D/ D112 i
R+1/AILED/D113
R+1/AILED/D114 y /
R+1/AILE D/D115
R+1/AILED /D116
R+1/AILE D /D117
R+1/AILE D/ D118
R+1/AILE D/ D119
R+1/AILE D/ D120

R+1/AILE D/ SANITAIRES 1 \ !
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Localisation Commentaires
R+1/AILE D/ SANITAIRES 2 /
f R+1/AILE D /D121 /
' R+1/AILE D/ D122 /
R+1/AILE D/ CIRCULATION I
R+1/AILE E / CIRCULATION | /
’ R+1/AILE E/E101 ' /
‘ R+1/AILE E/E102 /
| R+1/AILE E/E103 /
: R+1/AILE E / E104 /
' R+1/AILE E/E105 /
R+1/AILE E/E106 /
' R+1/AILE E /L108 ' /
’ R+1/AILEE/E111 | /
R+1/AILE E/E114 /
: R+1/AILE E / SANITAIRES 1 /
' R#+1/ AILE E / SANITAIRES 2 /
? ROC / AILE A/ CIRCULATION /
f RDC / AILE A / SANITAIRE 1 1 /
' RDC / AILE A/ SANITAIRE 2 ‘ /
‘ RDC / AILE A/ DEBARRAS SOUS AMPHI 1 | /
‘ RDC / AILE A/ DEBARRAS SOUS AMPHI 2 /
' RDC / AILE A/ LOCAL MENAGE /
'RDC / AILE A/ ARCHIVES /
f ROC / AILE B /8001 /
' RDC / AILE B / CIRCULATION ' /
'RDC/ AILE B / 8004 | /
ROC / AILE B / B0OS /
' ROC / AILE B / B0O6 ‘ /
: ROC / AILE B / 8007 /
RDC / AILE B / B008 I
1' RDC / AILE B / B009 ‘ /
7 ROC / AILE B /8010 /
: RDC / AILE B/ 8011 | ]
' RDC / AILE B/ B012 /
' ROC / AILE B /8013 ' /
ROC / AILE B /8014 /
f RDC / AILE B/ B016 /
' ROC / AILE B /8017 ' /
RDC / AILE B/B018 } /
‘ RDC / AILE B / LOCAL GAINES TECH. ‘ /
’ RDC / AILE B/ SANITAIRE 1 ‘ /
RDC / AILE B / SANITAIRE 2 | /
' RDC / AILE B/ 8019 ‘ /
RDC / AILE B / 8020 1 /
ROC / AILE B / 8022 /
; RDC / AILE B / 8023 i /
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Localisation Commentaires

ROC / AILE B / B024 /

f ROC / AILE B/ B025 /

' RODC / AILE B / B027 /
ROC / AILE B / B029 I
ROC / AILE B / 8030 | /

’ ROC / AILE B/ B031 ' /

‘ RDC / AILE B / B037 /

‘ ROC / AILE B/ 8038 /

: RDC / AILE C / CIRCULATION 1 /

' RDC / AILE C / CIRCULATION 2 /
RDC / AILE C / C001 /

' RDC / AILE C / C002 ' /

’ RDC / AILE C/ C003 | /
RDC / AILE C / C004 /

: RDC / AILE C/C005 /

' RDC / AILE C / C006 /

? RDC / AILE C / C007 /

f RDC / AILE C / C008 1 /

' RDC / AILE C / C009 ‘ /

‘ RDC / AILE C /€010 | /

‘ RDC / AILE C/CO11 /

' RDC / AILE C / C012 /
RDC / AILE C/C013 /

f RDC/ AILE C / CO14 /

' RDC / AILE C/C015 ' /
RDC / AILE C/C016 | /
RDC / AILE C/C017 /

' RDC / AILE C/C018 ‘ /

: RDC / AILE C / C019 /

‘ RDC / AILE C / C020 i

1' RDC / AILE C / SANITAIRES ‘ /

7 RDC / AILE C 1 C021 /

: RDC / AILE C / LOGEMENT 1 | /

' RDC / AILE C / LOGEMENT 2 /

' ROC / AILE D / CIRCULATION ' /
ROC / AILE D / D001 /

f RDC / AILE D / D002 /

' RDC / AILE D/ D003 ' /
RDC / AILE D/ D004 } /

‘ RDC / AILE D / D005 ‘ /

’ RDC / AILE D/ D006 ‘ /
RDC / AILE D / D007 | /

' RDC / AILE D / D008 ‘ /
RDC / AILE D / D009 1 /
RDC / AILE D/ D010 /

; RDC / AILE D /D011 i /
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Localisation Commentaires
RDC / AILE D/ D012 /
RDC/ AILE D/ D013 /
' RDC / AILE D/ D014 /
ROC / AILE D / SANITAIRES 1 I
RDC / AILE D / SANITAIRES 2 | /
RDC / AILE D/ LOCAL 1 ' /
RDC / AILE D/ LOCAL 2 /
"RDC / AILE E / E001 /
ROC / AILE E / E002 /
RODC / AILE E / £003 /
ROC / AILE E / E004 /
ROC / AILE E / E005 ' /
'RDC/AILE E / E005.1 | /
ROC / AILE E / £005.2 /
RDC / AILE E / VESTIAIRE 1 /
' RDC / AILE E / VESTIAIRE 2 /
ROC / AILE E / E021 /
ROC/ AILE E / £013 1 /
RDC / AILE E / E014 ‘ /
] ROC / AILE E / E007 | /
‘ ROC / AILE E / E009 /
RDC / AILE E / CHAUFFERIE /
RDC au R+1/AILE A/ ESCALIER 1 /
RDC au R+1/AILE A/ ESCALIER 2 /

RDC au R+2/AILE B/ ESCALIER ‘ !
RDC au R+2/ AILE C / ESCALIER \ !
RDC au R+2 / AILE D / ESCALIER l !

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation Plancher Mur Plafond Conduit
R+3/ AILE D/ CIRCULATION PVC PEINTURE PEINTURE
R+3/ AILE D / MACHINERIE BETON BETON BETON
R+3/AILED/LOCAL | | [
YECHNIQUE S BETON BETON BETON
R+3/ AILE C/ CIRCULATION PVC PEINTURE PEINTURE
RASHALE S L NACHINERIE BETON BETON BETON
R+3/AILE C / LOCAL [
TECHNIQUE 1 BETON BETON BETON
R+3/AILE i / MACHINERIE BETON BETON BETON
R+2/AILE A/ LOCAL
TECHNIQUE 10 BETON BETON BETON
R+2/AILE A/ CIRCULATION PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE A/ LOCAL BETON BETON BETON
R+2/AILEA/DGT DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

L;élisation Plancher iﬁur Plafond Conduit
R+2/ AILE B / CIRCULATION 1 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
| R+2/AILEB/CIRCULATION2 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
| Re2/AILEB/B201 | DALLESDESOL | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
' R+2/ AILE B / B202 | DALLESDESOL |  PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/AILE B/ WC | DALLESDESOL | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
RE2(ALEBILACAL GAINES PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
' R+2/AILE B/B203 PVC PAPIER PEINT FAUX-PLAFOND
R+2/AILE B / B204 | pVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
R+2/ AILE B / B205 ' PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
[ R+2/AILE B / B206 | DALLESDESOL | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE B / B206.1 | PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE B/ B207 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND |
R+2/AILE B/ B208 [ PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND |
| R2/AILEB/B209 | DALLESDESOL | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
R+2/AILE B/B210 | DALLESDEsoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
R+2/AILEB/B210.1 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILEB/B2102 | DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND
' R+2/AILE B /B211 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
R+2/AILE B/B212 [ PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND |
[ Re2/ALEB/B213 MOQUETTE MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
‘ R+2/AILE B/ B214 ‘ pVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
R+2/AILE B/B215 [ PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
R+2/AILE B/ B215.1 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE B/B216 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
R+2/AILE B/ B217 ' PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
‘ R+2/AILE B/ B218 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| R+2/AILEC/CIRCULATION | MOQUETTE | MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND |
' R+2/ AILE C / C201 ' PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
' Re+2/ AILE C / C202 [ PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE C/C203 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
f R+2/ AILE C / C204 | MOQUETTE | PAPIERPEINT | FAUX-PLAFOND |
| Re2/AILEC/C2041 |  MOQUETTE | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| Re2/AILEC/C205 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE C / C205.1 ‘ PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
' R#+2/ AILE C / C206 [ PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
 Re2/AILEC/C207 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| R+2/AILE C/C208 | pVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
‘ R+2/AILE C/C209 PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
[ Re2/ALLEC/C210 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
‘ R+2/AILE C/C211 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
' R+2/AILE C/C212 [ PARQUET | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+2/AILEC/C213 | PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND
R+2/AILE C / C214 | PVC " PAPIERPEINT | PEINTURE
R+2/AILE C/C215 7 PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
R+2/ AILE C / C216 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

L;élisation Plancher iﬁur Plafond Conduit
R+2/AILE C/C217 PVC PAPIER PEINT FAUX-PLAFOND
‘ R+2/AILE C/C218 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
| Re2/ALEC/C219 | PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| R+2/AILE D/CIRCULATION | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
‘ R+2/ AILE D/ D201 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE D / D202 7 PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILE D /D203 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
'R+2/AILE D/ D204 | PVC j PEINTURE  FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE D / D205 ' pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| Re2/AILED/D206 [ PVC PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
| Re2/ALED/D207 | PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND |
' R+2/ AILE D/ D208 ‘ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
| Re2/AILED/D209 [ PVC T PEINTURE | FAuUx-PLAFOND
R+2/AILE D/ D210 [ PVC | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
‘ R+2/AILE D/ D211 ‘ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+2/AILE D/ D212 [ PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+2/AILE D /D213 | PVC T PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
R+2/AILE D / D214 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILE D/ D215 ’ PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND
R+2/ AILE D/ D216 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILE D /D217 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+2/AILE D/ D218 ' pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
i R+2/AILE D/ D219 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE D /D220 | PVC j PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' R+2/ AILE D/ D221 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2 / AILE D/ D222 [ PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILE D/ D223 | pVC 7 PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
| R+2/AILED/SANITAIRES 1 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| R+2/AILED/SANITAIRES 2 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
‘ 'R+2/AILE E / E201 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/ AILE E / E202 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+2/AILE E / E206 [ PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+2/AILE E/CIRCUALTION | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| Re1/AILEA/SANITAIRES 1 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| R+1/AILEA/SANITAIRES2 | DALLESDESOL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
REVANEEAIIVEIRTHEATRE. | mooeTe PAPIER PEINT FAUX-PLAFOND
REVEAREALANPHITHEATRE: | woqueTTE PAPIER PEINT FAUX-PLAFOND
R+1/AILEA/CIRCULATION | DALLESDESOL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
[ Re1/ALEB/B100 |  BETON | PLATRE | FLOCAGE T
R+1/AILE B/B101 ‘ BETON | PLATRE [ FLOCAGE
R+1/AILEB/B101bis | BETON [ PLATRE [ FLOCAGE
R+1/AILE B/B102 BETON PLATRE FLOCAGE
| Re1/ALEB/BI022 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
R+1/AILE B/B103 PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
~ Re1/ALEB/B104 MOQUETTE MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

L;élisation Plancher iﬁur Plafond Conduit

R+1/ AILE B / SANITAIRES DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND

‘ R+1/AILE B/B105 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' R+1/AILE B/B106 ' PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILEB/B1061 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE B/B107 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE B/B108 7 PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEB/B109 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
[ R+1/ALEB/BI10 | PVC 1 PEINTURE  FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE B/B111 ' pVC [ PEINTURE | FAUX-PLAFOND

[ Ret/ALEB/B112 [ PVC PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |

R+1/AILE B/B113 | DALLESDESOL |  PEINTURE | Faux-PLAFOND |

' R+1/AILE B/B114 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
R+1/AILEB/B115.1 | DALLESDESOL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILEB/B1152 | DALLESDESOL |  PEINTURE |  FAUX-PLAFOND

‘ R+1/AILE B/B116 ‘ pVC | PEINTURE [ PEINTURE

' R+1/AILE B/B117 [ PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILE B/B118 | PVC T PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
R+1/AILEB/B119 [ PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+1/AILE B/B120 ’ PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
R+1/AILE B/B121 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
‘ R+1/AILEB/B122 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE B/B123 ' pVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| R+1/AILEB/CIRCULATION | DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND

| R+1/AILEC/CIRCULATION | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' R+1/AILE C/C101 | DALLESDESoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C102 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C103 | DALLESDESOL | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
‘ R+1/AILE C/C104 | DALLESDEsoOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEC/SANITAIRES | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
"R+1/AILE C/C105 | DALLESDESoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C106 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C107 | paLtespeEsoL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILE C/C108 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| Ret/ALEC/CI09 | PVC | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
T R+1/AILE C/C110 [ PVC [ PEINTURE | Faux-PLAFOND
[ R+1/AILEC/C110.1 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C111 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE C/C112 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEC/C113 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C114 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE C/C115 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEC/C116 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C117 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C118 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEC/C119 [ PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| Ret/ALEC/CI20 | PvC | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

L;élisation Plancher iﬁur Plafond Conduit

R+1/AILE C/C121 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND

‘ R+1/AILE C/C122 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' R+1/AILE C/C123 ' PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILEC/C124 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE C/C125 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE D /D101 7 PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE D/D102 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
"R+1/AILE D/ D103 | PVC j PEINTURE  FAUX-PLAFOND
R+1/AILE D/ D104 ' pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND

| Re1/ALED/D105 [ PVC PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |

| R+1/AILED/D106 | PVC T PEINTURE | FAux-PLAFOND |

' R+1/AILE D /D107 ‘ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
| Re1/ALED/D108 [ PVC T PEINTURE | FAuUx-PLAFOND
R+1/AILE D/D109 [ PVC | PEINTURE [ FAUX-PLAFOND
‘ R+1/AILE D /D110 ‘ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILED /D111 [ PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILED /D112 | PVC T PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
R+1/AILE D /D113 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILED /D114 ’ PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND
R+1/AILE D/D115 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILED /D116 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILED /D117 ' pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
[ Re1/ALED/D118 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND

R+1/AILED /D119 | PVC j PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
| Re1/ALED/D120 | PVC | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
| R+1/AILED/SANITAIRES 1 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| R+1/AILED/SANITARES 2 | PVC 1 PEINTURE | FAUX-PLAFOND
‘ R+1/AILE D /D121 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE D/D122 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| R+1/AILE D/ CIRCULATION | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| R+1/AILEE/CIRCULATION | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILEE/E101 | DALLESDESOL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
R+1/AILE E/E102 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE E/E103 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE E/E104 | palespeEsoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' R+1/AILE E/E105 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
R+1/AILE E /E106 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND

R+1/AILE E/L108 ' BETON | BETON [ FLOCAGE
[ Re1/ALEE/EN DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND
R+1/AILE E/E114 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE A/ CIRCULATION | BETON | ENDUIT | FAUX-PLAFOND
ROC/AILEA/SANITAIRE1 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RODC/AILEA/SANITAIRE2 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
PPCLARE AL DRI BETON BETON BETON
R Ao RS BETON BETON BETON
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pave Numéro d’offre : 2448251.1- \/3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

l Localisation Plancher Mur Plafond l Conduit
ROC / AILE A/ LOCAL MENAGE BETON BETON BETON ‘
| ROC/AILEA/ARCHIVES | BETON | BETON [ BETON [
ROC / AILE B/ B0O1 bt MOQUETTE FAUX-PLAFOND
| RDC/AILE B/CIRCULATION | DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND |
] ROC / AILE B / 8004 | MOQUETTE |  MOQUETTE | FAUX-PLAFOND |
| ROC/ALEB/BOOS |  BETON | BETON ' BETON '\
| RDC/AILE B/B006 DALLES DE SOL METAL METAL ‘
i ROC / AILE B / 8007 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUXPLAFOND |
| RDC/ALEB/B00S | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND |
| ROC/AILE B/B009 | MOQUETTE |  MOQUETTE | FAUX-PLAFOND |
‘ ROC / AILE B /8010 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND |
[ RDC/AILEB/BO11 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
] RDC / AILE B / B012 | DALLES DE soL PEINTURE FAUX-PLAFOND |
\ ROC / AILE B /8013 DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND |
W ROC / AILE B / BO14 | DALLESDEsoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
{ ROC / AILE B / B016 | DALLESDESoL | PEINTURE | FAUx-PLAFOND |
\ ROC / AILE B /8017 | DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND |
} ROC / AILE B/ B018 | MOQUETTE | MOQUETTE | FAUX-PLAFOND |
| ROC/ALLE B LOCA- OANIES . BETON ' PEINTURE ' BETON .
| ROC/AILEB/SANITARE1 | DALLESDESOL |  PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
| ROC/AILEB/SANITARE2 | DALLESDESOL | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
RODC / AILE B / B019 FLANCHER: MOQUETTE FAUX-PLAFOND
RDC / AILE B/ 8020 el PEINTURE FAUX-PLAFOND ‘
ROC / AILE B/ B022 | CARRELAGE | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
RDC / AILE B / B023 | DALLESDEsoL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
RDC / AILE B / B024 et MOQUETTE FAUX-PLAFOND
| ROC/AILEB/B025 | DALLESDESOL |  MOQUETTE | FAUX-PLAFOND |
W ROC / AILE B / B027 ' BETON | PEINTURE [ BETON W
} ROC / AILE B / 8029 | BETON | PEINTURE [ BETON [
\ ROC / AILE B / 8030 1 BETON PEINTURE BETON \
| ROC/ALEB/BO31 | BETON | PEINTURE | BETON ‘
f RDC / AILE B / B037 | CARRELAGE |  PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
| ROC/AILEB/B038 CARRELAGE PEINTURE FAUX-PLAFOND
| RDC/AILEC/CIRCULATION1 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
| RDC/AILEC/CIRCULATION2 | DALLESDESOL |  PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
i RDC / AILE C / C0O1 j PVC PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
‘ RDC / AILE C / C002 | DALLESDESOL | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
| RDC/AILEC/CO03 | DALLESDESOL | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
{ RDC / AILE C / C004 DALLES DESOL | PEINTURE FAUX-PLAFOND ‘
‘ RDC / AILE C / C005 DALLES DE SOL PAPIER PEINT FAUX-PLAFOND |
W RDC / AILE C / CO06 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND |
| RDC/AILEC/C007 | MOQUETTE |  MOQUETTE | FAUX-PLAFOND |
| RDC/AILEC/C008 | DALLESDESOL | PEINTURE |  FAUX-PLAFOND |
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DOVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

L;élisation Plancher iﬁur Plafond Conduit
RDC / AILE C / C009 DALLES DE SOL PEINTURE FAUX-PLAFOND
‘ RDC / AILE C/ C010 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' RDC / AILE C / CO11 ' PVC | PEINTURE | Faux-PLAFOND
ROC/ALEC/CO12 | PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE C/C013 | PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
RDC / AILE C/C014 7 PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
RDC / AILE C / C015 | MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
| RDC/AILEC/CO16 "7 Pvc | PAPIERPEINT | FAUX-PLAFOND
' RDC / AILE C / C017 ' PVC | PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND
| RDCIAILEC/CO18 [ PVC " PAPIERPEINT |  FAUX-PLAFOND |
RDC / AILE C/ C019 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAux-PLAFOND |
' RDC / AILE C/ C020 | DALLESDESOL |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
RDC/AILE C/SANITAIRES | DALLESDESOL | PEINTURE | FAuUx-PLAFOND
RDC / AILE C / C021 | DALLESDESOL |  PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
ROC / AILE C/LOGEMENT 1 | pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
| RDC/AILEC/LOGEMENT2 | DALLESDESOL | PEINTURE | Faux-PLAFOND
| RDC/AILE D/ CIRCULATION | PVC | PEINTURE | FAuX-PLAFOND
RDC / AILE D / D001 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE D / D002 ’ PVC | PEINTURE | FAux-PLAFOND
RDC / AILE D / D003 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE D / D004 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' RDC / AILE D / D005 ' pVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
[ RDC/AILE D/DO00B PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
RDC/ALED/D0O7 | PVC j PEINTURE | FAUX-PLAFOND |
' RDC / AILE D / D008 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
"RDC / AILE D / D009 [ PVC T PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE D / D010 | pVC 7 PEINTURE |  FAUX-PLAFOND
‘ RDC / AILE D /D011 ' PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
' RDC /AILE D /D012 [ PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC/AILE D/ D013 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE D / D014 PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC/AILED/SANITAIRES1 | CARRELAGE | FAIENCE | Faux-PLAFOND
RDC/AILED/SANITAIRES2 |  CARRELAGE | FAIENCE | FAUX-PLAFOND
RDC/AILED/LOCAL1 | PVC " PEINTURE | FAUX-PLAFOND
ROC/AILED/LOCAL2 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
ROC / AILE E / E001 | PVC | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
RDC / AILE E / E002 [ BETON | BETON [ BETON
ROC / AILE E / £003 ' BETON | BETON [ BETON
| RDC/AILEE/E004 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
ROC / AILE E / E005 | DALLESDESOL | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
ROC/AILEE/E0051 |  MOQUETTE |  MOQUETTE |  FAUX-PLAFOND
ROC/AILEE/E0052 | BETON | BETON [ ARDOISES
ROC/AILEE/VESTIARE1 | CARRELAGE | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
ROC/AILEE/VESTIARE2 | CARRELAGE |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
" RDC/ALEE/E021 | CARRELAGE |  PEINTURE | FAUX-PLAFOND
ROC / AILE E / E013 | CARRELAGE | PEINTURE | FAUX-PLAFOND
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DCIVG Numéro d’offre : 2448251.1- V3- IREST CAFETERIA
Numéro de contrat :C24125501 A

Localisation Plancher Mur Plafond Conduit
RDC/AILEE/EO14 CARRELAGE PEINTURE FAUX-PLAFOND
RDC / AILE E / E007 BETON PEINTURE FAUX-PLAFOND
RDC / AILE E / E009 PVC PEINTURE FAUX-PLAFOND
RDC / AILE E / CHAUFFERIE BETON BETON BETON
RDC auR+1/AILEA/
ESCALIER 1 BETON BETON BETON
RDC auR+1/AILEA/
ESCALIER 2 BETON BETON BETON
RDC au R+2/AILEB/
ESCALIER PVC PEINTURE PEINTURE
RDC auR+2/AILEC/
ESCALIER PVC PEINTURE PEINTURE
RDCauR+2/AILED/
ESCALIER PVC PEINTURE PEINTURE
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6.3. Croquis de repérage
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Numéro de contrat :C24125501 A

6.4. Photos

Prélévement - PO01 : TOITURE - Ardoise - EP- (Présence | Prélévement - P002 : R+3 / AILE D / CIRCULATION - Joint-
d'amiante) {Absence d'amiante)

Préléevement - PO03 : R+2 / AILE C / CIRCULATION - Faux ' Prélévement - P004 : R+1/ AILE E / E103 - Dalle de sol - EP- v
plafond- (Absence d'amiante) (Présence d'amiante)

\

{

v Prélévement - PO05 : R+2/ AILE B / CIRCULATION 2 - Joint- l Préléevement - P006 : R+2 / AILE A/ LOCAL TECHNIQUE 10 - ‘

(Absence d'amiante) Enduit projeté- (Absence d'amiante)
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Préléevement - POO7 : R+2 / AILE A/ LOCAL TECHNIQUE 10 - Prélévement - P008 : R+1/ AILE C / CIRCULATION - Faux
Enduit projeté- (Absence d'amiante) plafond- (Absence d'amiante)

Prélévement - P09 : R+1/ AILE C / C117 - Entourage de | Prélévement - PO11 : R+1/ AILE E / L108 - Flocage- (Absence |
poteau - EP- (Présence d'amiante) d'amiante)

Prélévement - P012 : R+1/ AILE E / L108 - Flocage- (Absence Prélévement - P0O14 : RDC / AILE C / C020 - Dalle de sol-
d'amiante) (Absence d'amiante)
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' Prélévement - P015 : RDC / AILE C / CIRCULATION 2 - Dalle Prélévement - PO16 : RDC / AILE C / LOGEMENT 2 - Dalle de
de sol- (Absence d'amiante) sol - EP- (Présence d'amiante)

Prélévement - P017 : RDC / AILE C / LOGEMENT 2 - Dalle de Déclaré - : R+3/ AILE D / CIRCULATION - Calorifugeage-
sol - EP- (Présence d'amiante) (Absence d'amiante)

déclaré - : R+3/AILE D/ LOCAL TECHNIQUE 3 - Clapet | Déclaré - : R+2/ AILE D / CIRCULATION - Conduit- (Absence
coupe-feu- (Absence d'amiante) \ d'amiante)
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Déclaré - : R+2/ AILE D / CIRCULATION - Faux plafond-
(Absence d’amiante)
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6.5. Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste B
] Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol
N° de dossier 8466708/S1/2
Date de I'évaluation 25/05/2020
Batiment Batiment IRESTE - AM-RDTA
Local ou zone homogéne |R+1/AILEE/E103
Destination déclarée du SALLE DE CLASSE
local
Résultat de la grille . 2
d'évaluation du Dalle de sol Conclusion : en fonction des résultats
Score EP Evaluation périodique ‘
Ri égradation lié
Protection physique Etat de dé E de la dé :qlu. :::::u Io:“ NOJ::.:.M
Protecton
q':nqu r EP
etanche
Risque da
dégradaton favie [T £p
ou B terma
Matérau
— non T
degrade
do';::::::ea r Ac
Protecton
physque non Risaue fadk
Scsheon ;| — | senemonden W e
protection dégradation
physque
Rsque .
_| Ponctiete W °;f:‘;‘:‘_' n ACt
deégradation
Maters. Rasque
L domes W || || awameicious: T Acz
L Géngnisée [ AC2
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| Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 8466708/51/2
Date de I'évaluation 25/05/2020
Batiment Batiment IRESTE - AM-RDTA

' Local ou zone homogéne |RDC/AILE C/LOGEMENT 2

Destination déclarée du
local HABITATION

Résultat de la grille

' d'évaluation du Dalle de sol Conclusion : en fonction des résultats ‘

'Score EP Evaluation périodique ‘

Risque de dégradation lié¢
Fti - o Type de

Protection physique Etat de dé E de la dégr recommandation

matériau

Protection r
physque &P
étanche
Risque de
dégradation fable I =
ou @ terme

Materay
- non r
dégradé
Risque de
dégradation raode r Act
Protection
ehysque non Raque fable
Smcheow; gofi 1 —{ dextansondels W =
sosence de dégradation
protection
physque
Rsque
_| Ponctuete W i B ACt
dégradation
A Rsque
::u;;: n dextenscnrapde [T AC2
=1l ? - de ls dégradston
L] Gé ée AC2
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\ Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol
N° de dossier 8466708/51/2

'Date de I'évaluation 25/05/2020
Batiment Batiment IRESTE - AM-RDTA

R+1/AILE A/ CIRCULATION, R+1/ AILE A/ SANITAIRES 1, R+1/ AILE A/
SANITAIRES 2, R+1/ AILE B/B113, R+1/ AILE B/ B114, R+1/ AILE B/B115.1, R+1/
AILE B/ B115.2, R+1/ AILE B/ CIRCULATION, R+1/ AILE B / SANITAIRES, R+1 /
AILE C / C101. R+1/ AILE C / C102, R+1/ AILE C / C103, R+1 / AILE C / C104, R+1/
AILE C / C105, R+1 / AILE C / C106, R+1/ AILE C / C107. R+1 / AILE C / C108, R+1 /
AILE C / CIRCULATION, R+1/ AILE C / SANITAIRES, R+1 / AILE E / CIRCULATION,
R+1/AILE E / E101, R+1/ AILE E / E102, R+1 / AILE E / E104, R+1 / AILE E / E111,
R+1/AILE E / E114. R+1 / AILE E / SANITAIRES 1, R+1 / AILE E / SANITAIRES 2,
R+2/ AILE A/ DGT, R+2/ AILE B / B201, R+2/ AILE B / B202, R+2 / AILE B / B206,
Local ou zone homogéne | 0.5, Ay ¢ 5 /8208, R+2 / AILE B / B209, R+2 / AILE B / B210, R+2 / AILE B / B210.1,
R+2/ AILE B/B210.2, R+2 / AILE B / CIRCULATION 1, R+2 / AILE B / CIRCULATION
2, R+2/ AILE B/ WC, R+2 / AILE C / SANITAIRES, R+2 / AILE E / CIRCUALTION, R+2
I AILE E / E202, RDC / AILE B / B0O6, RDC / AILE B/ B0O7, ROC / AILE B / B011, ROC
I AILE B / B012, RDC / AILE B / B013, RDC / AILE B / B014, ROC / AILE B / B016, ROC
/ AILE B/ BO17. RDC / AILE B / B023, RDC / AILE B / B025, ROC / AILE B / SANITAIRE
1, RDC / AILE B / SANITAIRE 2, RDC / AILE C / C004, RDC / AILE C / C005, RDC /
AILE C / C021, RDC / AILE C / CIRCULATION 1, RDC / AILE D / D001, RDC / AILE D /
D002, RDC / AILE E / E005

::oc:tlination déclarée du SALLE DE CLASSE

Résultat de la grille
d'évaluation du Dalle de sol

Conclusion : en fonction des résuitats

Score EP Evaluation périodique
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| Grille d'évaluation de I'état de conservation de Ardoise

N° de dossier 8466708/51/2
Date de I'évaluation 25/05/2020
Batiment Batiment IRESTE - AM-RDTA

'Local ou zone homogéne | TOITURE

Destination déclarée du
local TOITURE

Résultat de la grille
d'évaluation du Ardoise

Conclusion : en fonction des résultats ‘
'Scom EP Evaluation périodique ‘

Risque de dégradation lié¢
Fti - o Type de

Protection physique Etat de dé E de la dégr recommandation

matériau

Protection r
physque &P
étanche
Risque de
dégradation fable I =
ou @ terme

Materay
- non r
dégradé
Risque de
dégradation raode r Act
Protection
ehysque non Raque fable
Smcheow; gofi 1 —{ dextansondels W =
sosence de dégradation
protection
physque
Rsque
_| Ponctuete W i B ACt
dégradation
A Rsque
::u;;: n dextenscnrapde [T AC2
=1l ? - de ls dégradston
L] Gé ée AC2
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| Grille d'évaluation de I'état de conservation de Entourage de poteau

N° de dossier 8466708/51/2
Date de I'évaluation 25/05/2020
Batiment Batiment IRESTE - AM-RDTA

'Local ou zone homogéne |R+1/AILEC/C117

gecitlination déclarée du SALLE DE REUNION

Résultat de la grille

d'évaluation du Entourage Conclusion : en fonction des résultats
[ de poteau
Score EP Evaluation périodique
2 " s Rigq,n de dégradation llé Type de
Protection physique Etat de de la al Arofaea N | recommandation

Protection r
physque EP
dtanche
Risque de
dégradatonfsve W EP
ou & terme

Matéray
— non | |
dégradée
Risque de ~
dégradation rapce r e
Protecton
PR now Rsque fadie
étanchecu gy | | —| dextensondes [T EP
sbsence de dégradaton
protection
physque
Raque .
| Ponctuete I Camae T ACt
cegradation
Mstériau Regque
L dégradé = || dextensonrapce I AC2
dela dégradaton
L Géndrsiséa [T AC2
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6.6. Attestation d’assurance

Nous,
certifions par la présente que la Société -

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuntaires de 1a RESPONSABILITE CIVILE pouvant
mmborélAswréonramndes 9 P is causés aux tiers dans le cadre de

@ s

(ERESY

ATTESTATION D'ASSURANCE

ignés MSIG Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire ~ 75009 PARIS ~

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

e

Mais également analyses etiou prélévements décMntmons i de recherche d'amiante, consell en
performance énergétique et/ou toutes i hnique et/ou de consed découlant des
missions de diagnostics ci-dessus et y pris les jons fi & liées aux propositions de solutions
techniques formulées par I'Assuré.

La présente attestation valable du 01/01/2020 au 31/12/2020 a minuit, est délivrée, sous réserve du

ivités de diagr tels que :

Repérage amiante avant travaux et démolition,
Asaislanee lochnique pour travaux de traitement de Famiante,
i de DAPP et de DTA,

pour

ansalm ou mise A jour de DAPP,
prés travaux ou démolition,

Rbduubon ou mise a jour du dossier amiante,

Examen visuel aprés travaux de retrait et d’'encapsulage,

Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des iImmeubles batis,

Prélévement et analyse d'cau afin de rechercher la présence d’amiante en suspension,

Analyse d'édwnullons prélevés par I'Assuré,

M ition & I des i 4 leurs postes de travail,

thfiamon périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amianie dans les

bﬁﬁmonts

tavent

Repéraga amiante avant Iravaux y compris de démolition sur installations, structures ou

quip Alaré jon ou la mise en ceuvre d'une activité,

Diagnostic portant sur la gestion des déchets ismsaeladomom-on da eatogormdebﬂmonts
(décret 2011-610 du 31 mars 2011) y pris le @ i des

mission il est précisé que les garanti y 'lonquela ‘-“mwrm
démolitnonsmoomponanlpasdodwmsmnlavm

au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

MSIG Insurance Ewropo AG g 65, ruefde | 009 Paris RCS Paris 753143882, APE 6512 2
Succursale en France ¢l: 014067 =Fax: 014067 12 34 Sibge sociak An den Domindanern 11:27
65 Rue de 'a Vicioire RCEFars 753143882 APE ¢ 50668 Cologne

75000 Paris » 3882 APE 5122 bsess

Tel:

Rapport AM-RDTA
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do la prime d". pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie

Paris, le 12/112/2019

MSIG Irfsyrance Europe AG

+33(0)1 40 67 42 42
+330)1 4067 12 34
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6.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Attribué &

Monsieur Xavier LE CALVEZ

Bureau Veritas Certification certifie gue les compétonces on Ll POrsONN0 MENtonnde C-Jessus repondent aux eXgonces des

aredtés relatds aux critbres de de compd pﬂi dos articles L2716 ot R 271.1 du Code

la Construction et de PHabitation et rolatifs sux critéres uc réalisant dos cossiers de
diagnostics techniques tels que définis & I‘mdo L271+4 du code pricité.

DOMAINES TECHNIQUES

Datede  yysgng gu

Adlérences des arrdtés Certtication .
Jo certificat
Ambié 0y 25 jullet 2016 les critbres Ges compétencas Ces parscenes
Amiante sans  physiques opdealinrs Oe repérages, périodque de otat des UMIR01T o2
mention maNEauT ot produLs Contenant Ca Famante. ol @ exameon visual aptes ravaux dars les
immaution Bt o1 s Criskees de
Al cu 25 et 2018 o crithres dos des persornes
Amiarte avec  physiques O Ipinages, ddodaoe de Fewt de Ces 102017 180622

mention matéann of (ROOULS CONENRN 00 Famiante, Of C'EXIMOn visunl Afeks ravaux dans les
Immeuties DANS 6 1S CrRSI0s (TACCHICRANON e OIMANEMEs 38 CanNCalon
Amdté u 16 ociobe 2006 modtd los cotbees S0 et Gos
DPE sans Ppersonnes physiques réalisant e Sagnostc de e prise SO0 02002
menticn ‘on comple de la siglementation hemmigue, umcmewmwm "
cetfcaton

Arité du 36 ociobre 2006 mockid Aét les critbees o des

DPE avec Personnos physiques réalsant e o de pev prise 0ADL20" 02042027
mantion nwauwmw.«mmwmo—mwum .
comlication

Arrbié 0u B Jatet 2000 mocike Gifnissant los Crithres Oe CHISCALON o cOmpétonces des
Electricite )08 eakaant [dtal Go Mratalancn intdrioure o Gocirict of les critkres
rwm 1102018 11072023

A761 0u 6 avrd 7007 mOIe Odfirissant o3 crlbros Ge CHNSCATON GOy COmPIICHs 098
Gaz Personnes physiques réalsant Fétat ce Tnstallason intineurs G QAZ 91 103 Critives 200018 2101262
ces da

Mmm?' mmmmmmmmuammmww
Plomb sane tes panonnes physiques opdraleurs des constals de risQue 0 exposition au plomd, des 12102017 11nen2022
maention dagrostics du risque TIntorication par Je plomb des peintures ou des contrdles apnks travaux en
DIESONCO 00 Dlomd, o s Critives I accréditation dos ORArIsMEs do CoBMicaton 1

Anied 9o 30 octobee 2000 Modie Ctnissart les Crtines do Cerstcabon des compdtences Oes

Termites POrscrnes physiques bakaant Métan relati & ka prdsonce de termites dans le bisment of les. 12902017 112022
cnteres ar
Date : 091072018 Numéro de cortificat: 8026742 tofl'ﬂi

i MATILLON - Diy

.

* Sous réserve du respect des dispositions contractuclies et des rédsultats positifs des
survellances réaksées, co certificat ost valable jusqu'au @ voir c-dessus DE PERSONNES

Des ind o do co centficat ainsi que Tapplcabiitd dos  ““iveuar
exigences du méémbul peuvent dtre cblenwes en consuitant l'organisme. et Gen e ox
Pour virifier 10 validité de ce corsSicat, vous pouvez aller sur  www Surenyvertas frcedfcaton oag vty ol
Adresse de lorganisme conificatour | Bureau Veritas Centification France
60, avenue du Géndnl de Gaule ~ Immeble Lo Guillaumet - 2046 Paris La Détense
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6.8. Rapports d’essais de laboratoire
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+& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Xavier LE CALVEZ

1Bis Rue de La dutée

44800 SAINT HERBLAIN

Numéro de dossier : 20W013090
Référence de dossier : 8466708

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 20W013090-001 - Référence 1/ TOITURE / ARDOISE, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-002 - Référence 2/ R+3 - LT3/ JOINT DE PORTE COUPE-FEU, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-003 - Référence 3/ R+2 - CIRCULATION C / FAUX-PLAFOND, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-004 - Référence 4/ R+1 - E103/ DALLE DE SOL GRISE, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-005 - Référence 5/ R+2 - CIRCULATION B/ JOINT DE PORTE COUPE-FEU, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-006 - Référence 6 /R+2 - LT10/ ENDUIT SUR CHARPENTE, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-007 - Référence 7/ R+2 - LT10/ ENDUIT SUR CHARPENTE, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bitiment Ouest SAS
7 rue Pawrre Adoiphe Bobwerre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél +33 251 834948 - Fax: 433 3 88 91 65 31 - Ste Wed: www eurofing frihdd
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 284 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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Analyses pour le Batiment

- N° 20W013090-008 - Référence 8/ R+1 - CIRCULATION C / FAUX-PLAFOND, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

= N° 20W013090-009 - Référence 9/ R+1 - C117 / ENTOURAGE DE POTEAU, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-010 - Référence 10/ RDC - E001 / FAUX-PLAFOND, prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-011 - Référence 171 /R+1 - L108/FLOCAGE, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Eichrom Amiante SAS

= N? 20W013090-012 - Référence 12/ R+1 - L108/ FLOCAGE, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Eichrom Amiante SAS

= N° 20W013090-013 - Référence 13/ TOITURE / ARDOISE, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-014 - Référence 14 /RDC - C020/ DALLE DE SOL GRIS FONCE, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-015 - Référence 15/ RDC - CIRCULATION C / DALLE DE SOL GRIS FONCE, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-0186 - Référence 16 /RDC - LGT 2 - CUISINE / DALLE DE SOL GRIS CLAIR, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 20W013090-017 - Référence 17 /RDC - LGT 2 - WC / DALLE DE SOL GRIS CLAIR, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bitiment Ouest SAS
7 rue Pawrre Adoiphe Bobwerre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél +33 251 834948 - Fax: 433 3 88 91 65 31 - Ste Wed: www eurofing frihdd
S.AS. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 284 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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+& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bitiment Ouest SAS
7 rue Pawrre Adoiphe Bobwerre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél +33 251 834948 - Fax: 433 3 88 91 65 31 - Ste Wed: www eurofing frihdd
S.A S au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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INBOANTO INES

omionte . - -
‘ Eurofins Eichrom Amiante SAS
membre du réseau
«= eurofins
Nucléaire
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Xavier LE CALVEZ
1Bis Rue de La dutée
44800 SAINT HERBLAIN
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-20-SE-005566-01 Version du ; 09/06/2020 9:03 Page 1/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20SE004526 Référence de suivi du dossier N* : 20W013090
Recu au laboratoire sous-traitant le : 03/06/2020 Date de réception : 02/06/2020

Date d'analyse : 04/06/2020
Référence Dossier : 8466708

Prestation commandée auprés d’Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

N° Code Référence Description visuell Techniq Préparati Résultats
éch, échantilion client utilisée
client Nb Type
001 20W013090-001 1/ TOITURE / ARDOISE Matériau dur fibreux de type MOLP . 2 - Fibres d'amiante de
fibres-ciment (noir) type chrysotile
002 20W013020-002 2/R+3-LT3/JOINTDE Matériau semi-dur de type MET - 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
PORTE COUPE-FEU joint (fibreux) (marron) + acide broyag: d
{blanc) mécanique
(méthode intemne
de traitement)
003 20W0130980-003 3/R+2- CIRCULATION C Matériau de type peinture MET . 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
1 FAUX-PLAFOND (blanc) acide broyag di
mécanique
(méthode interne
de trai )
Matériau fibreux de type MOLP . 2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées
004 20W013090-004 4/R+1-E103/DALLE DE Matériau semi-dur de type MET - 1 Calcination attaque Fibres d'amiante de
SOL GRISE dalle de sol (gris) acide broyage type chrysotile
mécanique
(méthode interne
de traitement)
005 20W013090-005 5/R+2 - CIRCULATION B/ Matériau semi-dur de type MET - 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
JOINT DE PORTE joint (blanc) + (marron) acide b g di é
COUPE-FEU mécanique
(méthode inteme
de traitement)
006 20W013090-006 6/R+2-LT10/ENDUIT
SUR CHARPENTE
Tous les de tracal sont sur La de ce n'est é0 que sous sa forme mntégrale, Il comporte 4 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & fessai. Seules P bos dans ce sont couvertes par Faccréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifibes par le symbole *
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION
Rue Maryse Baste, Campus de Ker Lann Parc de Lomandiére N® 1.6491
35170 Bruz, FRANCE Portée disponible sur
Tél: 433223 50 1380 - Fax: - Site Vieb: https./iwwiw.eurofins frinucieaire SRR ESSAIS

SAS. au capaal de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470
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INBOANTOINES

omionte . - -
s Eurofins Eichrom Amiante SAS
membre du réseau
<& eurofins
Nucléaire
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-20-SE-005566-01 Version du : 09/06/2020 9:03 Page 2/4
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 20SE004526 Référence de suivi du dossier N* : 20W013030
Regu au laboratoire sous-traitant le : 03/06/2020 Date de réception : 02/06/2020

Date d'analyse : 04/06/2020
Référence Dossier : 8466708

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

N® Code Référence Description visuelk Préparati Résultats
éch. échantilion client utilisée
client Nb Type
Matériau semi-dur de type MET - 1 Calcination attaque Fibres d'ami non
enduit (blanc) ; matériau acide broyag d
(poudreux) (gris) mécanique
(méthode interne
de traitement)
007 20W013080-007 7/R+2-LT10/ENDUIT Matériau semi-dur de type MET . 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
SUR CHARPENTE enduit (blanc) acide broyag d
mécanique
(méthode inteme
de traitement)
008 20W013090-008 8/R+1 - CIRCULATION C Matériau de type peinture MET *l 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
| FAUX-PLAFOND (blanc) ; matériau semi-dur acide broyags di
fibreux de type faux-plafonds mécanique
(beige) en traces (méthode interne
de trai )
Matériau semi-dur fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
| type faux-plafonds (beige) détectées
Matériau semi-dur fibreux de MET . 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
type faux-plafonds (beige) acide broyag d
en traces ; matériau mécanique
semi-dur (marron) + (blanc) (méthode interne
de traitement)
009 20W0130980-009 9/R+1-C117/ Matériau dur fibreux de type MOLP | 2 - Fibres d'amiante de
ENTOURAGE DE POTEAU fibres-ciment (gris) type chrysotile
010 20W013090-010 10/RDC - EQ01/ Matériau de type peinture MET * 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
1) FAUX-PLAFOND (blanc) en traces ; matériau acide broyag d
semi-dur fibreux de type mécanique
faux-plafonds (beige) (méthode intere
de traitement)
011 20W013090-011 11/R+1-L108/ Matériau friable fibreux de MET * 1 Calcination attaque Fibres d'amiante nen
FLOCAGE type flocage (gris) : matériau acide broyag
{poudreux) (gris) mécanique
(méthode interne
de traitement)
Tous les de tracal sont sur La de ce n'est $e que sous sa forme mtégrale. Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets sourmis & fessai. Seules P bos dans ce sont couvertes par Faccréditation. Elles ‘ofru(
sont identfides par le symbole *
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION
Rue Maryse Baste, Campus de Ker Lann Parc de Lomandiére N® 16491
35170 Bruz, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 223 50 13 80 - Fax: - Site Web; hitps./iwww.eurofins fr/nucieaire wwwisofrac.fe

SAS. au capaal de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470
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pave

INBOANTOINES
omionte . - -
s Eurofins Eichrom Amiante SAS
membre du réseau
..‘ -
«¥ eurofins
Nucléaire
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-20-SE-005566-01 Version du : 09/06/2020 9:03 Page 3/4
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 20SE004526 Référence de suivi du dossier N* : 20W013030
Regu au laboratoire sous-traitant le : 03/06/2020 Date de réception : 02/06/2020
Date d'analyse : 04/06/2020
Référence Dossier : 8466708
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.
N* Code Référence Description visuelk Prép Résultats
éch. échantilion client utilisée
client Nb Type
012 20W013090-012 12/R+1-L108/ Matériau friable fibreux de MET 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
FLOCAGE type flocage (gris) | matériau acide broyag
(poudreux) (gris) mécanique
(méthode interne
de traitement)
013 20W013080-013 13/ TOITURE / ARDOISE Matériau dur fibreux de type MOLP 2 - Fibres d'amiante de
fiores-ciment (gris) type chrysotile
014 | 20W013090-014 | 14/RDC-C020/DALLE Matériau semi-dur de type MOLP 2 . Quantité insuffisante
2) DE SOL GRIS FONCE dalle de sol (gris) : matériau
de type colle (jaune) en
traces ; matériau (poudreux)
(rose)
015 20W013090-015 15/ RDC - CIRCULATION Matériau semi-dur de type MET 1 Calcination attaque Fibres d'amiante non
C/DALLE DE SOL GRIS dalle de sol (gris)(i) acide broyag
FONCE mécanique
(méthode interne
de traitement)
016 20W013090-016 16/RDC-LGT 2- Matériau semi-dur de type MET 1 Calcination attaque Fibres d'amiante de
CUISINE / DALLE DE SOL dalle de sol (blanc) ; acide broyage type chrysotile
GRIS CLAIR matériau de type colle mécanique
bitumineux (noir) en traces (méthode interne
de traitement)
017 20W013090-017 17/RDC-LGT2-WC/ Matériau semi-dur de type MET 1 Calcination attaque Fibres damiante de
DALLE DE SOL GRIS dalle de sol (blanc)i) acide broyage type chrysotile
CLAIR mécanique
(méthode inteme
de traitement)
Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
Tous les de tracal sont sur La de ce n'est ée que sous sa forme ntégrale, Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets sourmis & fessai. Seules P bos dans ce sont couvertes par Faccréditation. Elles ‘ofru(
sont identfides par le symbole *
Eurofins Elchrom Amiante SAS ACCREDITATION
Rue Maryse Baste, Campus de Ker Lann Parc de Lomandiére N® 16491
35170 Beuz, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 223 50 13 80 - Fax: - Site Web; hitps./iwww.eurofins fr/nucieaire wwwisofrac.fe ESSAIS
SAS. au capaal de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470
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LABOANTOIRES
omionte

Eurofins Eichrom Amiante SAS

<% eurofins
Nucléaire

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SE-005566-01 Version du : 09/06/2020 9:03 Page 4/4
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 20SE004526 Référence de suivi du dossier N* : 20W013030
Regu au laboratoire sous-traitant le : 03/06/2020 Date de réception : 02/06/2020

Date d'analyse : 04/06/2020
Référence Dossier : 8466708

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

NB 1: Sauf mfom\abon contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantilion transmis par le demandeur. Des

décrits dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises dessai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut renfi une teneur inféri a la limite de i ie de fibre
d’amiante optiquement observable.
Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.
“Fibres d’amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renf une teneur i 4 la limite de di i ie de fibre d
NB 3 : Pour la recherche d'ami dans les iaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux ( on MOLP et /fou en MET) est
de 0.1% en masse,
NB 4 : Le présent rapport ne que les analy h Toutefoi f a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en ceuvre

les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massuﬁ.. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les
échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif,

Observation(s) échantilion(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossibls
(2) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car I'analy é ite plusi prises d'essai
complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Antoine Herve

Analyste Amiante
Tous les de trag: sont La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s)
Le mmwmwmwommhmahwl Seules bos dans ce par I Elles ‘ofru‘
sont identifibes par le symbole *.
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION
Rue Maryse Baste, Campus de Ker Lann Parc de Lomandiére N® 16491
35170 Bruz, FRANCE Porvée disponble sur
Tél: +33 223 50 1380 - Fax: - Site Web: hitps./fwww.eurofins. fr/nucieaire www.cofrac.fr ESSAIS

SAS. au capaal de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470
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+& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Xavier LE CALVEZ

1Bis Rue de La dutée

44800 SAINT HERBLAIN

Numéro de dossier : 20W018379
Référence de dossier : 8466708

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 20W018379-001 - Référence 18/ RDC - C008 / DALLE DE SOL GRISE, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

y pour le Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins. frlamiante/analyses/
S.A_S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 284 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 71208
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«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. Possot Couraon
BADANIA
AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Batiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudiére
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-036036-01 Version du : 15/07/2020 09:29 Page 1/2
Dossier N° : 20R1047224 Date de réception : 10/07/2020
Référence dossier client: 20W018379 - 8466708
N*® Référence Description visuelle Technique Préeparation Reésultats
éch. client utilisée
Nb Type
001 | 20W018379-001 - 18 /RDC - Matériau semi-dur de type MET 1 Calcination Fibres d'amiante
(1) | C008 / DALLE DE SOL GRISE dalle de sol (gris) et/ou attaque non détectées
acide (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la Iégislation francaise : Arrété du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de tracabilité sont disponibles sur demande. |l est & noter que ce rapport en frangais est une copie de la

version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantillon transmis

par le demandeur. Des p décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai

séparées pour 'analyse.

NB 3 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en

MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5: "Fibres d’amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de

détection garantie de fibre d’amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diametre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d’amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection

garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n® AB 1609 et est disponible sur hitps://pca.gov.pl.

Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une

analyse représentative de ce matériau.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objels soumis a l'essai tels qu'ils ont
été regus au lab . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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«% eurofins

PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. possen Conraow
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-036036-01 Version du : 15/07/2020 09:29 Page 2/2

Dossier N° : 20R1047224 Date de réception : 10/07/2020
Référence dossier client: 20W018379 - 8466708

Validé et approuvé par :

/ | B /

islas]
/
(170

{ 3 4

Hanna Mielech
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'‘est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & 'essai tels qu'ils ont
été regus au lab . Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Commentaire :
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ANNEXE CERTIFICATION DE L’'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5371 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur GRIMAUD Julien

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 20/12/2023 - Date d'expiration : 19/12/2030

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 20/12/2023 - Date d'expiration : 19/12/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a I'adresse

https://www.icert fr/liste-des-certifies/

Valide a partir du 01/09/2024.

Ehame (_m{

(1) Avmbed s Jer juilet 2028 GUinasInt les crbires o carsEcumon des iagnes LU rbernenint dand s doswinms & Gagrome amante, #ectictd, (a2, Bomb ot barmite, da leuss Organiim e deformaten ot s e gesces apicadies sux

e ime de corficaton

cofrac

I C pr—
PORTEE
@ Institut de Certification SCROE o covsac

Certification de personnes

Elag'nojlquet“tr)l A , I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bit K
ortée disponible sur www.icert.fr 35760 Saint-Grégoire CPE DIFR 11 revig
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre Assurance

A A
» RESPONSABILITE CIVILE : 2
ENTREPRISE O
APAVE <
Immeuble Canopy b
6 rue du Général Audran wn
SOURTIER. 92400 COURBEVOIE Ll
VERLINGUE
(Agence d'llizach) '_
12 Rue de Kerogan CS 44012 =
29335 QUIMPER CEDEX <
Vos références :
AXA France IARD, atteste que : Contrat n° 10800807204
APAVE

Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise APAVE INFRASTRUCTURES
CONSTRUCTION France

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la
suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, par le contrat n® 10800807204,
souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains,
techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil

Essais, mesures et métrologie

Laboratoires d'analyses (non médicales)

Conseils

Formation

Certification, controle, qualification et homologation

ooooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

0 des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de I'habitation

0 des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination,
Sécurité, Protection de la Santé).

AXA France |ARD. S A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460
Siége social - 313, Terrasses de |'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité  Civile Exploitaton / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et | 5000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des | 2 500 000 € par année d'assurance
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux | 5000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par |'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués
aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait a4 Nanterre, le 11 janvier 2024
Pour la société

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France |IARD. $.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460 2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de 'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale, méme
lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure
que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne
élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

——)

La classification
(3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification (ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets | Déchets de matériaux de construction contenant de
connexes de chantiers contaminés (EPI, films de | I'amiante générés par une activité de construction,
protection) rénovation ou déconstruction d’'un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE

-
Tous types de déchets d'amiante

<

b 4

4 Déchets de matériaux de construction )
contenant de Pamiante

- Déchets générés par une activité de construction,
rémovation ou déconstruction, de batiment ou
de travaux de génie civil

- Déchets d'arniante liés & des matériaux inertes
ayant conservé beur intégrité.

- Déchets de terres naturellernent amiantiféres.

- Déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés.

l

Le déchet contient-il des substances dangereuses
autres que l'amiante 7

(par exemple : HAP = 50 mg/fkg, PCB,
BTEX, HCT, métaus_)

[

L 4

Installation de stockage des déchets
dangereux ISDD

Installation de stockage des déchets
non dangereux [ISDND)
Arrete du
Arréteé du 15 février 200 modifis + oyTELE préfectorn.
+arrete préfectornl de Minstaliotion précsant
les cotégaries de déchets acceptés

Installation d'inertage par vitrification

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’'un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de ’'amiante
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le nettoyage
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes
a proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes
opératoires, EPI, régles d’hygiene).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de TADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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