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1. CONCLUSION 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l'amiante. Ces matériaux et produits sont : 

Localisation du PRV MPCA Quantité  

Ensemble des Murs et Cloisons Bande Calicot 48 t 

Ensemble des Murs et Cloisons Colle de plinthe 7 t 

Plénum couloir Ensemble de la Gaine de ventilation   Mastic bitumineux (plaque bitumineuse) 
3 t 

Plénum couloir Ensemble de la Gaine de ventilation   Mastic rose 

Ensemble des menuiseries Plaque plane fibre ciment 0.6 t 

Ensemble des menuiseries Mastic vitrage 1.4 t 

GT23 et 25 Conduit Calorifuge bitumineux 0.24 t 

Ensemble des poteaux Enduit de finition 0.8 t 

A7/700 Mur Enduit de rebouchage  0.1 t 

A7/050 Mur / Faïence rectangle marron Colle de Faïence  

0.66 t 

A7/120 Mur / Faïence rectangle marron Colle de Faïence  

A7/080 Mur / Faïence rectangle marron Colle de Faïence  

A7/050 Mur / Faïence rectangle marron Colle de Faïence  

A7/120 Mur / faïence rectangle blanche Colle de Faïence  

A7/130 Mur / faïence rectangle blanche Colle de Faïence  

Couloirs  
(Sol/mur/plafond) 

Joint de dilatation x 4 Tresse 0.15 t 

A7/540 Sol Dalle de sol  

0.4 t 
A7/530 Sol Dalle de sol  

A7/540 Sol (sous dalle) Colle noire 

A7/530 Sol (sous dalle) Colle noire 

A7/140 Sol (sous lino gris clair) Ragréage   0.07 t 
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2. INTRODUCTION 

2.1. Investigations complémentaires 

Néant  

2.2. Identification des parties et intervenants 

Partie prenantes Société Adresse Personne physique 

Propriétaire / 

Commanditaire 
Centre Hospitalier 

Henri Duffaut 

305 Rue Raoul 

Follereau, 84000 

Avignon 

Karine COPPET 

Responsable Maîtrise d'Ouvrage 

 

Opérateur de 

repérage 
Société SIRET Certificat Assurance 

Visa 

Signature 

Dumaine Marie  ATSI 3D 88889348400012 B2C - 0323 NEXUS 
 

2.3. Identification de l’immeuble 

Dénomination Adresse 
Date PC ou 

Construction 
Fonction Autre 

Centre 

Hospitalier 

Tour A 

305 Rue Raoul Follereau, 

84000 Avignon 
NC Centre Hospitalier -- 

2.4. Périmètre des travaux 

Parties de l’immeuble  Travaux prévus 

Ensemble du plateau A7 Rénovation et réaménagement complet du plateau A7. 

L’ensemble du programme de travaux fourni par le maître d’ouvrage est disponible en partie 7. 

2.5. Calendrier de la mission 

Date commande Date du repérage Date de signature 

 09/06/2022 22/06/2022 11/07/2022 

2.6. Rapports et autres documents précédemment réalisés  

Date Référence Rédacteur Type de rapport Conclusion 

31/03/2021 

2021-03-31 1-

21033CHAVIGNON84 

RAAT A7 JD 

ATSI3D RAAT 

il  a  été  repéré  des  

matériaux  et  produits  

contenant de l'amiante. 
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2.7. Laboratoire d’analyse 

Nom Adresse Numéro d’accréditation 

 Fibrecount  
8 Avenue de Saint Menet - Bât : Bourbon 1 - Domaine de 

la Vallée Verte Valentine - 13011 - MARSEILLE 
1-6017 

 

2.8. Obligations issues du repérage 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, 

son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de 

l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-

rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, 

selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. En cas de mission 

de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un 

immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique 

amiante » (DTA) prévu au I de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche 

récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant 

travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de 

l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.  

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un 

seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation 

et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, 

sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble 

bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du 

travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant 

du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment 

et des travaux publics. 
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3. PARTIES D’IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION 

3.1. Plans et croquis 

Plan 1 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 

 
 

Plan 1 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+8 Toitures 20/06/2022 
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3.2. Liste des parties visitées 

Partie visitée Contraintes de visite 

Toiture 1 & 2 -- 

Façades -- 

7éme étage - Ensemble locaux : 

A-7-240/A-7-250/A-7-260/A-7-270/A-7-280/A-7-

290/A-7-300/A-7-310/A-7-320/A-7-330/A-7-340/A-7-

350/A-7-351/A-7-360/A-7-370/A-7-371/A-7-380/A-7-

390/A-7-400/A-7-410/A-7-420/A-7-460/A-7-470/A-7-

471/A-7-480/A-7-481/A-7-490/A-7-491/A-7-510/A-7-

520/A-7-530/A-7-540/A-7-550/A-7-560/A-7-570/A-7-

571/A-7-580/A-7-590/-7-600/A-7-610/-7-620/A-7-

630/A-7-640/A-7-650/A-7-660/A-7-670/A-7-200/A-7-

210/A-7-220/A-7-230/A-7-180/A-7-190/A-7-191/A-7-

170/A-7-710/A-7-160/A-7-140/A-7-150/A-7-680/A-7-

100//A-7-110/A-7-120/A-7-130/A-7-690/A-7-080/A-7-

090/A-7-700/A-7-701/A-7-70/A-7-10/-7-20/A-7-30/A-

7-50/A-7-60 / Couloirs, gaine technique 

Présence de meuble et d’encombrant 

Lors de notre visite nous étions accompagnés de Mme Karine COPPET Responsable Maîtrise d'Ouvrage. 

3.3. Liste des parties non visitées 

Partie non visitée Motif de non-visite Commentaire 

Néant 

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l’article 

R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies. 
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4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

Les sondages ont été réalisés dans le respect des dispositions normatives afin de procéder aux associations des matériaux et produits 

au sein des zones présentant des similitudes d’ouvrage. L’ensemble des sondages est disponible sur demande et au besoin du 

projet. 

4.1. Programme de repérage minimal 

Locaux et parties d'immeubles concernés ou 

impactés 

Liste des ouvrages et parties d’ouvrages à 

inspecter 

A-7-240/A-7-250/A-7-260/A-7-270/A-7-280/A-

7-290/A-7-300/A-7-310/A-7-320/A-7-330/A-7-

340/A-7-350/A-7-351/A-7-360/A-7-370/A-7-

371/A-7-380/A-7-390/A-7-400/A-7-410/A-7-

420/A-7-460/A-7-470/A-7-471/A-7-480/A-7-

481/A-7-490/A-7-491/A-7-510/A-7-520/A-7-

530/A-7-540/A-7-550/A-7-560/A-7-570/A-7-

571/A-7-580/A-7-590/-7-600/A-7-610/-7-

620/A-7-630/A-7-640/A-7-650/A-7-660/A-7-

670/A-7-200/A-7-210/A-7-220/A-7-230/A-7-

180/A-7-190/A-7-191/A-7-170/A-7-710/A-7-

160/A-7-140/A-7-150/A-7-680/A-7-100//A-7-

110/A-7-120/A-7-130/A-7-690/A-7-080/A-7-

090/A-7-700/A-7-701/A-7-70/A-7-10/-7-20/A-

7-30/A-7-50/A-7-60 / Couloirs, gaine technique 

Revêtement de sol / plaque de plâtre / enduit / 

faïence /joint de menuiserie/allège/ gaines 

techniques / mastics  / conduit  

Façades Enduits, menuiseries. 

Toiture 1 & 2 Etanchéité, conduits, enduits 
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4.2. Matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés 

ZPSO Localisation du PRV MPCA 
Numéro 

d’analyse 

Critère 

de 

décision 

Quantité  

P15 A7/300 Cloison  Bande Calicot * 
Sur résultat 

d’analyse 
P15 

48 t 
P15 Ensemble des Murs et Cloisons Bande Calicot * 

Sur 

sondage 
P15 

P16 A7/300 Cloison Colle de plinthe 
Sur résultat 

d’analyse 
P16 

7 t 

P38 A7/480 Cloison Colle de plinthe 
Sur résultat 

d’analyse 
P38 

P42 A7/050 Mur Colle de plinthe 
Sur résultat 

d’analyse 
P42 

P73 A7/190 Cloison Colle de plinthe 
Sur résultat 

d’analyse 
P73 

P73 Ensemble des Murs et Cloisons Colle de plinthe 
Sur 

sondage  
P73 

P67 
Plénum 
couloir 

Gaine de ventilation   
Mastic bitumineux 
(plaque bitumineuse) 

Sur résultat 

d’analyse 
P67 

3 t 

P67 
Plénum 
couloir 

Ensemble de la 
Gaine de ventilation   

Mastic bitumineux 
(plaque bitumineuse) 

Sur 

sondage  
P67 

P61 
Plénum 
couloir 

Gaine de ventilation   Mastic rose 
Sur résultat 

d’analyse 
P61 

P61 
Plénum 
couloir 

Ensemble de la 
Gaine de ventilation   

Mastic rose 
Sur 

sondage 
P61 

P19 A7/300 Menuiserie 
Plaque plane fibre 
ciment 

Sur résultat 

d’analyse 
P19 

0.6 t 
P19 Ensemble des menuiseries 

Plaque plane fibre 
ciment 

Sur 

sondage 
P19 

P63 A7/300 Menuiserie Mastic vitrage 
Sur résultat 

d’analyse 
P63 

1.4 t 
P63 Ensemble des menuiseries Mastic vitrage 

Sur 

sondage 
P63 

P62 GT23 Conduit Calorifuge bitumineux 
Sur résultat 

d’analyse 
P62 

0.24 t 

P62 GT23 Conduit  Calorifuge bitumineux 
Sur 

sondage 
P62 

P62 GT25 Conduit Calorifuge bitumineux 
Sur 

sondage 
P62 

P62 GT25 Conduit Calorifuge bitumineux 
Sur 

sondage 
P62 

P39 A7/480 Poteau Enduit de finition 
Sur résultat 

d’analyse 
P39 

0.8 t 
P39 Ensemble des poteaux Enduit de finition 

Sur 

sondage 
P39 

P41 A7/700 Mur Enduit de rebouchage  
Sur résultat 

d’analyse 
P41 0.1 t 

P48 A7/050 
Mur / Faïence 
rectangle marron 

Colle de Faïence  
Sur résultat 

d’analyse 
P48 0.66 t 
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P48 A7/120 
Mur / Faïence 
rectangle marron 

Colle de Faïence  
Sur 

sondage 
P48 

P48 A7/080 
Mur / Faïence 
rectangle marron 

Colle de Faïence  
Sur 

sondage 
P48 

P48 A7/050 
Mur / Faïence 
rectangle marron 

Colle de Faïence  
Sur 

sondage 
P48 

P52 A7/120 
Mur / faïence 
rectangle blanche 

Colle de Faïence  
Sur résultat 

d’analyse 
P52 

P52 A7/130 
Mur / faïence 
rectangle blanche 

Colle de Faïence  
Sur 

sondage 
P52 

JD 

Couloir  
(Sol/mur/pl
afond) 

Joint de dilatation 

x4 
Tresse 

Sur 
document 
consulté 

P.01 0.15 t 

P68 A7/540 
Sol / DDS beige 
cassante 

Dalle de sol  
Sur résultat 

d’analyse 
P68 

0.4 t 
P68 A7/530 

Sol / DDS beige 
cassante 

Dalle de sol  
Sur 

sondage 
P68 

P69 A7/540 Sol Colle noire 
Sur résultat 

d’analyse 
P69 

P69 A7/530 Sol Colle noire 
Sur 

sondage 
P69 

P75 A7/140 Sol / lino gris clair Ragréage   
Sur résultat 

d’analyse 
P75 0.07 t 

* Suite aux résultats d’analyses hétérogènes, la problématique de présence d’amiante dans les bandes calicot, a été étendue à 

l’ensemble du périmètre travaux. Des investigations complémentaires pourraient permettre de réduire les étendues en cas de 

besoin. 

4.3. Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante identifiés 

ZPSO Localisation du PRV MPCA 
Susceptible 

de contenir 

de l’amiante 

Critère de 

décision 

Numéro 

d’analyse 

P01 Toiture 1 Etanchéité 
Revêtement 

bitumineux, isolant 
Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P01 

P02 Toiture 1 Acrotère 
Revêtement 
bitumineux 

Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P02 

P03 Toiture 1 Façade  Est Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P03 

P04 Toiture 2 Façade Sud Enduit ciment Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P04 

P05 Toiture 1 Mur Joint de dilatation Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P05 

P06 Toiture 1 Calorifuge Enveloppe + isolant Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P06 

P07 Toiture 1 Acrotère Est 
Revêtement 
bitumineux 

Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P07 

P08 Toiture Etanchéité 
Revêtement 

bitumineux, isolant 
Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P08 

P09 Toiture 1 Acrotère Ouest 
Revêtement 
bitumineux 

Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P09 

P10 Toiture 2 Etanchéité 
Revêtement 

bitumineux, isolant 
Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P10 
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P11 Toiture 2 Acrotère 
Revêtement 
bitumineux 

Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P11 

P12 A7/300 Sol/ DDS gris 20x20 Dalle de sol souple Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P12 

P13 A7/300 Sol Ragréage Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P13 

P14 A7/300 Cloison Plaque de plâtre Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P14 

P17 A7/300 
Mur/ Faïence 

rectangle marron 
Colle de Faïence Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P17 

P18 A7/300 Plafond Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P18 

P20 A7/300 Poutre Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P20 

P21 A7/300 Menuiserie (haut) Mastic Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P21 

P22 A7/300 Menuiserie Joint d'étanchéité Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P22 

P23 A7/350 
Sol / lino souple vert 

moucheté 
Revêtement de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P23 

P24 A7/350 
Mur / faïence 
blanche 10x10 

Colle de Faïence Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P24 

P25 A7/360 
Sol / DDS cassante 

beige 
Dalle de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P25 

P26 A7/300 Cloison Isolant Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P26 

P27 A7/370 Sol / DDS grise 50x50 Dalle de sol Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P27 

P28 
A7/380 
Douche 

Sol / Carrelage 
marron 20x20 

Colle carrelage Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P28 

P29 A7/410 
Mur / Faïence 
blanche 20x20 

Colle de Faïence Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P29 

P30 A7/420 
Sol / lino souple gris 

moucheté 
Revêtement de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P30 

P31 A7/420 Cloison Plaque de plâtre Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P31 

P32 A7/420 Cloison Bande Calicot Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P32 

P33 A7/420 Plafond en plenum Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P33 

P34 A7/420 Mur de refend Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P34 

P35 A7/460 
Mur / Faïence 
blanche 15x15 

Colle de faïence Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P35 

P36 A7/480 Cloison Plaque de plâtre Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P36 

P37 A7/480 Cloison Bande Calicot Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P37 

P40 A7/700 Sol / lino souple bleu Revêtement de sol Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P40 

P43 A7/060 Poutre en cueillie Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P43 
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P44 A7/050 
Sol / carrelage 
marron 20x20 

Colle de carrelage Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P44 

P45 A7/0730 Sol / lino souple Revêtement de sol Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P45 

P46 A7/020 Sol / lino jaune Revêtement de sol Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P46 

P47 A7/010 
Sol / lino vert 

moucheté 
Revêtement de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P47 

P49 A7/080 Mur Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P49 

P50 A7/080 Plafond Dalle de faux plafond Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P50 

P51 A7/100 Sol / Granito 5x5 Colle de carrelage Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P51 

P53 Couloir 
Sol / lino souple 

jaune 
Revêtement de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P53 

P54 Couloir Cloison Plaque de plâtre Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P54 

P55 Couloir Cloison Bande de calicot Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P55 

P56 Couloir Mur Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P56 

P57 Couloir Mur Colle de plinthe Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P57 

P58 Couloir Plafond Dalle de faux plafond Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P58 

P59 Couloir Plafond Enduit Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P59 

P60 Couloir Gaine en plenum Isolant Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P60 

P64 A7/300 Façade Enduit extérieur Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P64 

P65 A7/460 Façade Enduit extérieur Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P65 

P66 A7/701 Sol / DDS cassante Dalle de sol Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P66 

P70 A7/540 Sol Ragréage Oui 
Sur résultat 

d’analyse 
P70 

P71 A7/190 
Sol / carrelage 

rectangle 
Colle de carrelage Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P71 

P72 A7/190 
Cloison/ faïence 

rectangle marron 
Colle de faïence Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P72 

P74 A7/210 
Cloison / Faïence 

beige 15x15 
Colle de faïence Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P74 

P75 
A7/140 Sol / lino gris clair Revêtement de sol Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P75 

P76 A7/140 
Cloison / faïence 

carré bleu 
Colle de faïence Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P76 

P77 A7/170 
Cloison / faïence 

rectangle jaune mat 
Colle de faïence Oui 

Sur résultat 

d’analyse 
P77 
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5. PLANS DE LOCALISATION 

5.1. Localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés 

Plan 1 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 
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Plan 2 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 
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Plan 3 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 
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Plan 4 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 
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5.2. Localisation des prélèvements réalisés 

Plan 1 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 

 

Prélèvement positif 

Prélèvement négatif 
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Plan 2 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 

 
 

Prélèvement positif 

Prélèvement négatif 
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Plan 3 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 

   

Prélèvement positif 

Prélèvement négatif 
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Plan 4 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

R+7 PC+ chambres + locaux techniques + bureaux 20/06/2022 

 
 

Prélèvement positif 

Prélèvement négatif 
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Plan 4 

Etage Type de locaux Date de rédaction du plan 

Extérieur  Toitures 20/06/2022 

 

Prélèvement positif 

Prélèvement négatif 
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6. PROCES VERBAUX D’ANALYSE LABORATOIRE COFRAC 
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7. PROGRAMME DE TRAVAUX SOUMIS PAR LE MAÎTRE 

D’OUVRAGE 
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8. DOCUMENTS CONSULTES 
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9. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L’OPERATEUR 
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10. ATTESTATION D’ASSURANCE 

 


