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AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux

| Annule et remplace le rapport précédent (AMITRAV-D8756880-2201-V2)

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis; Norme NF X 46-020 d’ao(t 2017

'Y Informations générales

Désignation du batiment

Type de bien ERP catégorie 1 a 4

Nom CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE — RANGUEIL - BATIMENT H1
Adresse 1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Etage R+7 / R+4

Batiment H1

Codification du bien BATIEMENT H1

Année de construction ANTERIEUR A 1997

Propriété de

CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE — HOTEL DIEU SAINT-JACQUES
2 Rue De La Viguerie TSA 80035 31059 TOULOUSE CEDEX 9

A.2| Désignation du donneur d'ordre

Nom CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE — HOTEL DIEU SAINT-JACQUES
Adresse 2 Rue De La Viguerie TSA 80035 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Qualité

A.3| Exécution de la mission

Rapport n°
Repérage réalisé le

Par

Le présent rapport est établi par une personne dont
les compétences sont certifiées par

Numéro de certification de validation
Date d'obtention

Date d'émission du rapport
Accompagnateur

Laboratoire d'analyses

Numéro d'accréditation du laboratoire

Adresse du laboratoire

Organisme d'assurance professionnelle
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AMITRAV-D8756880-2201-V3
20 avril 2022
ARNAUD DE ALMEIDA

DEKRA CERTIFICATION
Centre d’'Affaires La Boursidiere Rue de la Boursidiere -
Porte | - 92350 LE PLESSIS ROBINSON

DTI13122

4 juillet 2021

8 aolt 2022

MME DESCAZAUX

DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SUD OUEST
1-6766

34 chemin de I'Echut
Batiment 5 - Z1 En Jacca
31770 COLOMIERS

XL Insurance Company SE - 61 rue Mstislav Rostropovitch
- 75017 PARIS
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AMIANTE

o FR00020032LI du 01/01/2022 au 31/12/2022

Numéro de contrat d'assurance et date de validité FRO0019980LI du 01/01/2022 au 31/12/2022

A.4| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

R2219

n Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport :

Fait a TOULOUSE le 08/08/2022
Nom du diagnostiqueur : ARNAUD DE ALMEIDA

P70 MERIGAC
0 60 13 61 GF - Fax 08 58 13 37 56

o Programme de travaux

Programme de travaux du donneur d'ordre

Travaux prévus : - Remplacement des menuiseries extérieures de I’ensemble des locaux indiqués sur les plans -
Remplacement des coffres de volets roulants ON NOTERA QUE NOTRE INTERLOCUTEUR SUR PLACE NOUS A INDIQUE QUE
SEUL LES PARTIES OUVRANT DES HUISSERIES SONTS CONCERNAIS PAR LES TRAVAUX . LES PARTIE DORMENT NE FONTS
PAS PARTIES DU DIAGNOSTIC . PROGRAMME PRECIS DES TRAVAUX A DEFINIR UNE FOIS LA CONSULTATIONS DES
ENTREPRISES EFFECTUER PROGRAMME DES TRAVAUX NON DEFINIS DANS LEURS TOTALITEE

C.2| Programme et périmétre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés
NIVEAUR+7 = RH17Q4/RH17Q5/RH17N9/RH17Q0/RH17Q8 RH17X1/RH17X2/RH17X3/RH17X4/RH17X5
RH17X7/RH17X8/RH17W7/RH17W8/CIRCULAION 7 RH17U1/RH17U2/RH17U3/RH17U4/RH17U5/RH17U6/RH17U7/RH17 U8

RH17N6/RH17N7/RH1701 Niveau R+ 4 RH14J9 / RH14K1 / RH14K2 / RH14K3 / RH14K4 / RH14J8/ RH14T3 / RH14T4 RH14T5
/RH14S9 / RH1496/ RH1498 / /RH14Al / RH14A2 / RH14J6 / RH14)7 / RH14)8 RH14)6 / RH14T2 / RH14T6 / RH14T7 / RH1439

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages a inspecter

FENETRES / PORTES FENETRES / VOLETS ROULANTS.

n Programme de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de I'annexe 1 de l'arrété du 16 juillet
2019, figurant intégralement dans les tableaux Al de la norme NF X 46-020 - aolt 2017 reportés ci-aprés :

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture, terrasse et étanchéité

Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type « sous tuile »,

Plagues ondulées et planes . .
plaques en matériau bitumeux.

Ardoises Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Bardeaux bitumé (type « Shingle »)

Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels, isolants sous

Eléments de sous-toiture !
toiture, flocage.

Complexe d’étanchéité pour toiture (y
compris toiture-terrasse) pouvant étre
constitué d’'une ou plusieurs couches

Bandes bitumeuses notamment renfort de cuvelage, produits
d’accrochage et colles, isolants, complexe asphalté.

] Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Tout élément
Eléments ponctuels complémentaire a la toiture y compris les chéneaux, conduits de
ventilation, conduits eaux pluviales.
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AMIANTE

2. Parois verticales extérieures

Panneaux-sandwichs

Plaques, joints d’assemblage, joints d’étanchéité, tresses, mastics.

Bardages

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises composites ou fibres-
ciment.

Bardages métalliques a simple ou double
peau

Revétement intérieur, peinture.

Isolants sous bardage

Flocage, carton.

Mur et cloisons « en dur »

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés. Colle
de carrelage, étanchéité extérieures des fondations, appui de fenétre.

3. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur »

Flocages, joints (de dilatation, d’assemblage).

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Flocages, joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison avec la
poutraison)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Entourage de potaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton +
platre), coffrage perdu.

Cloisons légeres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons, isolant intérieur, jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse,
carton, fibres-ciment

Gaines et coffres verticaux (vérification des
intérieurs et des extérieurs)

Flocage, panneaux, jonction entre panneaux.

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Portes coupe-feu, portes pare-flamme

Vantaux et joints ( sur battants et dormants y compris occulus,... ).

Revétement de murs, de poteaux, de
cloisons légeres ou préfabriquées, de
gaines, de coffres et des portes coupe-feu
et pare flamme

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques revétues
d’amiante-ciment, fibres-ciment), colle des carrelages, peintures
(intumescentes, bitumeuses, décoratives).

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Panneaux collés, vissés

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), cales de
ferraillage.

Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures)

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison), plaques de ripage,
entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton
+ platre), coffrage perdu, peintures (intumescentes, bitumeuses,
décoratives).

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
de dilatation.
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AMIANTE

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Panneaux, jonction entre panneaux

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Faux plafonds

Panneaux et plaques, jonction entre faux plafond et structure, joints
entre panneaux ou plaques

Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de
faux plafond)

Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus
du panneau de faux plafond)

Cantonnements (ceux constitués dans le plenum en jonction entre les
cloisons ou mur et le plancher haut supérieur).

Suspentes et contrevents

Flocage, protections en platre, peintures intumescentes.

5. Planchers et planchers techniques

Revétements de sol y compris revétements
de sols sportifs

Dalles plastiques, dalles moquettes avec entre-couche noire, Iés en
matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche, nez de marche,
colles.

Planchers

Etanchéité de cuvelages, coffrage perdu, chape maigre (base ciment),
ragréage, rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP).

6. Conduits, canalisations et accessoires

intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée,
autres fluides)
Conduits de vapeur, fumée, échappement

Calorifugeage, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduit, joints
entre éléments Mastics, tresses, manchons.

Cables électriques

Cables électriques (isolant souvent de couleur orange) d’alimentation de
secours.

Clapets/ volets coupe-feu

Clapet, volet, rebouchage, ossature., étanchéité coupe-feu en traversée
cloison ou plancher.

Vide-ordures

Conduit, joint d’étanchéité des trappes.

7. Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de
I’ascenseur et portes palieres de I'étage

Portes et cloisons palieres.

Machinerie

Frein.

Trémie, machinerie

Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre), trappe.

8. Equipements divers et accessoires

Chaudieres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogenes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation,
plaques isolantes (internes et externes), tissus, revétements de cables
métalliques.

9. Installations industrielles

Equipements et éléments spécifiques a
vérifier en fonction du process industriel
(fours, étuves, tuyauteries, racks)

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation,
plagues isolantes, tissus.

10. Voies et Réseaux divers

Conduits

Fibres-ciment.

Revétement routier

Bitume couche et sous-couche.
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Conclusion(s)

matériaux et produits contenant de I'amiante

A Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des

Localisation Element Mater!aux ou Cfitfer_e de Photo Estima_:tilon
produits décision quantiteé
NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH1496/PARTIES DB mastic Mastic (petit) 4 ML | 4 olvse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH1496/PARTIES DB mastic Mastic (gros) 4 ML | 4 halyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH1498/PARTIESDB mastic Mastic (petit) 4 ML | 42 halyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH1498/PARTIES DB mastic Mastic (gros) 4 ML | 4 alyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH14A1/PARTIESDB mastic Mastic (petit) 4 ML | y3naiyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de Mastic ( )4 ML Résultat
RH14A1/PARTIESDB mastic astic {gros d'analyse
NIVEAUR+4 > Ensemble de . . Résultat
RH14A2/PARTIES DB mastic Mastic (petit) 4 ML | 40 olvse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH14A2/PARTIES DB mastic Mastic (gros) 4 ML | 4 halyse
NIVEAUR+4 > RH14)6 Ensembles de . . Résultat
/PARTIESDB mastic Mastic ( petit) 4 ML d'analyse
NIVEAUR+4 > RH14J6 Ensembles de Mastic (gros) 4 ML Résultat
/PARTIESDB mastic astic {gros d'analyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH14)7/PARTIES DB mastic Mastic (petit) 4 ML | 4 halyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH14)7/PARTIES DB mastic Mastic (gros) 4 ML | 4 halyse
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
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NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH14J8PartieSDB mastic Mastic (petits) 4 ML d'analyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH14J8PartieSDB mastic Mastic (gros) 4 ML | 42 halyse
Ensembles de . . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB mastic Mastic (petits) 4 ML d'analyse
Ensembles de . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB mas tic Mastic (gros) 4 ML d'analyse
NIVEAUR+4 > RH14K1 Ensembles de . . Résultat
JPARTIESDB mastic Mastic(petit) 4 ML | y3nalyse
NIVEAUR+4 > RH14K1 Ensembles de Mastic ( )4 ML Résultat
/PARTIES DB mastics astic {gros d'analyse
NIVEAUR+4 > RH14K2 Ensembles de : ; Résultat
/PARTIESDB mastic Mastic(petit) 4 ML d'analyse
NIVEAUR+4 > RH14K2 Ensembles de . Résultat
/PARTIESDB mastic Mastic (gros) 4 ML | 1. alyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . . Résultat
RH14K3/PARTIESDB mastic Mastic(petits) 4 ML | 4 0a1vse
NIVEAUR+4 > Ensembles de Mastic ( )4 ML Résultat
RH14K3/PARTIESDB mastic astic {gros d'analyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de . Résultat
RH14K4/PARTIES DB mastic Mastic (gros) 4 ML | 4 halyse
NIVEAUR+4 > Ensembles de ) ) Résultat
RH14K4/PARTIESDB mastic Mastic(petits) 4 ML | g'analyse
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NIVEAUR+7 > Joint Petit mastic Résultat
RH171A/Salled'eau interieur d'analyse
NIVEAUR+7 > Ensembles de Petit mastic Résultat
RH171A/Salled'eau mastic interieur 4 ML d'analyse
NIVEAUR+7 > RH171B oint Petit mastic Résultat
/Salle d'eau Joi interieur 4ML d'analyse
NIVEAUR+7 > RH171C Ensembles de Petit mastic Résultat
/Salled 'eau mastic interieur 4 ML d'analyse

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun
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Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits
du batiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon I'annexe | de I'arrété du 16 juillet 2019.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives,
I'ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les
locaux et les zones de I'immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

o de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble batis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date
de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont
connues

o de fournir le programme détaillé des travaux

e de fournir les plans a jour du ou des immeubles batis ou, a défaut, des croquis

« de fournir les moyens d'accés nécessaires a mettre en oeuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau,
échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.

o de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives
demandées par l'opérateur de repérage

o de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant

« d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant étre réalisée et de les évacuer le cas
échéant

Procédures de prélevement :

Les préléevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou
une émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du préléevement (sauf
risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est
stabilisé apres I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

N

L'acces a la zone a risque (sphere de 1 a 2 metres autour du point de prélevement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer I'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant,
mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de I'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de I'amiante, issu de I'obligation
réglementaire de I'arrété du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il
est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du batiment. La quantification sera
indiquée en surface, en métre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 20/04/2022

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d’information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, I'accréditation COFRAC du
laboratoire ayant réalisé I'analyse de nos prélevements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent
rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprées de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélevements :

A - Motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélévements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme
NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant
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B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d'influencer l'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

| B

A D

—

F

Rapports précédents

Aucun

Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom Etage Visité Justification
RH17Q4 NIVEAUR+7 Oui
RH17Q5 NIVEAUR+7 Oui
RH17N9 NIVEAUR+7 Oui
RH 17Q0/BUREAU NIVEAUR+7 Oui
RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X1 /CH NIVEAUR+7 Oui
RH17X1/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X3 NIVEAUR+7 Oui
RH17X3/SALLE DE BAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X4 NIVEAUR+7 Oui
RH17X4/SALLE DE BAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X5 NIVEAUR+7 Oui
Circulation7 NIVEAUR+7 Oui
RH17X8Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17X7Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17W7Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17W6Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17W6/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17W7/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X7/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
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RH17X8/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U1/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U2/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U3/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U4/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U5/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH 17 U6/ Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U7/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U8/Chambre NIVEAUR+7 Oui
RH17U1/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U2/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U3/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U4/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U5/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U6/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U7/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17U8/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17N6 NIVEAUR+7 Oui
RH17Q8(Bureau) NIVEAUR+7 Oui
RH17Q8/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH1496/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH1496/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH1498/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14A1/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14A2/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14)6 /PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14)7/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14)8/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH1498/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14A1/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14A2 /PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14)6 /PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14)7/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14)8/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14J9/SDB NIVEAUR+4 Oui
RH14)9/CH NIVEAUR+4 Oui
RH14K1 /PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14K2 /PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
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RH14K3/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14K4/PARTIESDB NIVEAUR+4 Oui
RH14K 1/ PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14K2/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14K3/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14K4/PARTIECH NIVEAUR+4 Oui
RH14T3 (fenetre ) NIVEAU R + 4 Oui
RH14T4 (fenetre ) NIVEAU R + 4 Oui
RH14T5 (fenetre ) NIVEAU R + 4 Oui
RH14S9 (porte fenetres) NIVEAU R + 4 Oui
RH14T2 (porte fenetres) NIVEAU R + 4 Oui
RH14T6 (porte fenetres) NIVEAU R + 4 Oui
RH14T7 (porte fenetres) NIVEAU R + 4 Oui
RH1439 NIVEAU R + 4 Oui
RH17N9 NIVEAUR+7 Oui
RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet roulant) NIVEAUR+7 Oui
RH17X1 /CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17X2/CH NIVEAUR+7 Oui
RH17X2/SALLEDEBAIN NIVEAUR+7 Oui
RH17X2 /CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17X3/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17X4/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17X8/Caissonbalcon NIVEAUR+7 Oui
RH17X7/Caissonbalcon NIVEAUR+7 Oui
RH17W7/Caissonbalcon NIVEAUR+7 Oui
RH17W6/Caissonbalcon NIVEAUR+7 Oui
RH17U1 /CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U2/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH 17U3/ CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U4/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U5/CAISSON BALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U6/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U7/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17U8/CAISSONBALCON NIVEAUR+7 Oui
RH17N7 NIVEAUR+7 Oui
RH1701 NIVEAUR+7 Ooui
RH1798/Portesfenetres NIVEAUR+7 Oui
RH1797/Portesfenetres NIVEAUR+7 Oui
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RH171C /Salled 'eau NIVEAUR+7 Oui
RH1796/Portesfenetres NIVEAUR+7 Oui
RH1795/Portesfenetres NIVEAUR+7 Oui
RH171B /Salle d'eau NIVEAUR+7 Oui
RH171A/Salled'eau NIVEAUR+7 Oui
RH17Q0/BUREAU ( partie caisson volet roulant) NIVEAUR+7 Oui
RH14)8PartieSDB NIVEAUR+4 Oui

Description des revétements en place au jour de la visite

Localisation

Element

Matériaux ou
produits

NIVEAUR+7 > Circulation7

Fenetre

Mastci exterieur noir

NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Joint noir exterieur

NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Joint noir

NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Joint noir

NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Joint noir interieur

NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Joint silicone

NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / Partie superieur

Joint noir interieur

NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / Joint exterieur bas

Joint noir

NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / Joint interieur bas

Joint noir

NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / partie superieur

Joint noir exterieur

NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / partie superieur
silicone ext

Joint silicone

NIVEAUR+7 > RH 17U3/ CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH 17U3/ CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAU R + 4 > RH1439 Porte fenetres PVC

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint
interieur

Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie
haute

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux
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NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Caisson / Platre

Platre

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Platre

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic ( petit) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint
interieur

Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie
haute

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Caisson / Platre

Platre

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Platre

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic ( petit) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint
interieur

Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH14A1l/PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie
haute

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH14A1l/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB

Caisson / Platre

Platre
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NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic ( petit) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH rn"t;tﬁeffr”etre partie interieur / Joint Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur partie Joint exterieur partie
haute haute

NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Eg;tseefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Porte fenetres / joint partie haute Joint interieur
interieur

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (petit) Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIES DB Fenetres / Joint interieur (gros) IC;EZ?I éﬂ'ﬂ? (partie

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Platre Platre

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Ensemble de mastic Mastic ( petit) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Porte fenetre partie interieur / Joint Joint Noir interieur
interieur

NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur partie Joint exterieur partie
haute haute

NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Eg;tfefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir

Porte fenetres / Joint partie haute

NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Joint interieur

interieur

NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (petit) Joint interieur (petit)
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (gros) ﬁigfl éz'rng (partie
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic ( petit) 4 ML
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NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML
Porte fenetre partie interieur / Joint
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIECH interieur Joint Noir interieur
NIVEAUR+4 > RH147/PARTIECH Eg[]ttee fenetre / joint exterieur partie Jr?ai‘ztt:xterieur partie
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIECH Eg;tfefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie haute Joint interieur
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (petit) Joint interieur (petit)
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (gros) S&gfléﬂr”g (partie
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIESDB Caisson / Platre Platre
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Fenetre (joint interieur petit ) Mastic
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic ( petit) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIECH m;treieffr”etre partie interieur / Joint Joint Noir interieur
NIVEAUR+4 > RH148/PARTIECH ﬁg;ttz fenetre / joint exterieur partie J}:);Bi;:xterieur partie
NIVEAUR+4 > RH148/PARTIECH Eg;tseefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIECH m;treieffr”etres / Joint partie haute Joint interieur
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (petit) Joint interieur (petit)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (gros) %gfléz'rrf (partie
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Platre Platre
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre
NIVEAUR+4 > RH14)8PartieSDB Ensembles de mastic Mastic (petits) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14)8PartieSDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML
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NIVEAUR+4 > RH14J9/CH

Porte fenetre partie interieur / Joint
interieur

Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH14)9/CH

Porte fenetre / joint exterieur partie
haute

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+4 > RH14J9/CH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH14)9/CH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Caisson / Platre

Platre

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Caisson / Volet roulant

Platre

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Ensembles de mastic

Mastic (petits) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB

Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint
interieur

Joint Noir interieur

NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie
haute

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Fenetre joint interieur (petit) Mastic

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic(petit) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB

Ensembles de mastics

Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)
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NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIES DB Fenetres / Joint interieur (gros) oros éz'rng (partie
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre

NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre

NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic(petit) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML

Porte fenetre partie interieur / Joint

NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Joint Noir interieur

interieur

NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur partie Joint exterieur partie
haute haute

NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Eg;tseefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir

Porte fenetres / Joint partie haute

NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Joint interieur

interieur
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetre partie interieur / Joint Joint Noir interieur
interieur
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur partie Joint exterieur partie
haute haute
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Eg;tseefe”etre / Joint exterieur partie Joint Noir
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie haute Joint interieur
interieur
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres / Joint interieur (petit) Joint interieur (petit)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur (petit) Petit joint exterieur
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB Fenetres / Joint interieur (gros) gigfl éﬂ'ﬁ (partie
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur (gros)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB Caisson / Platre Platre
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB Ensembles de mastic Mastic(petits) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB Ensembles de mastic Mastic (gros) 4 ML
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH Porte fenetre partie interieur / Joint Joint Noir interieur
interieur
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur partie Joint exterieur partie
haute haute
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siege SociarI‘: ll;sruglgtuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 19 / 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie
basse

Joint Noir

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute
interieur

Joint interieur

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Joint interieur (petit)

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Petit joint exterieur

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Gros joint (partie
interieur )

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Joint exterieur (gros)

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Caisson / Platre

Platre

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Platre

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Mastic(petits) 4 ML

NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint Haut

Joint interieur

NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres)

Porte fenetre Joint bas interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint bas

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres)

Porte fenetre / Joint haut exterieur

Joint exterieur partie
haute

NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint Haut

Joint interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres)

Porte fenetre Joint bas interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint bas

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres)

Porte fenetre / Joint haut exterieur

Joint exterieur partie
haute

NIVEAU R + 4 > RH14T3 (fenetre )

Fenetre / Joint exterieur

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14T3 (fenetre )

Fenetre / joint interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T4 (fenetre )

Fenetre / Joint exterieur

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14T4 (fenetre )

Fenetre / joint interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T5 (fenetre )

Fenetre / Joint exterieur

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14T5 (fenetre )

Fenetre / joint interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint Haut

Joint interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres)

Porte fenetre Joint bas interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint bas

Joint Noir

NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres)

Porte fenetre / Joint haut exterieur

Joint exterieur partie
haute

NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint Haut

Joint interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres)

Porte fenetre Joint bas interieur

Joint Noir interieur

NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint bas

Joint Noir
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NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres)

Porte fenetre / Joint haut exterieur

Joint exterieur partie
haute

NIVEAUR+7 > RH1701

Fenetre / Silicone

Joint silicone

NIVEAUR+7 > RH1701

Fenetre / Mastic

Mastci exterieur noir

NIVEAUR+7 > RH1701

Fenetre / Mastic noir

Mastic interieur noir

NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau

Joint

Petit mastic interieur

NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau

Joint interieur

Gros mastic interieur

NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau

Ensembles de mastic

Petit mastic interieur 4
ML

NIVEAUR+7 > RH171B /Salle d'eau

Joint

Petit mastic interieur
4ML

NIVEAUR+7 > RH171B /Salle d'eau

Joint interieur

Gros mastic interieur

NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint noir
NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint silicone

NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau

Ensembles de mastic

Petit mastic interieur 4
ML

NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir

NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Silicone Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Mastic Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Mastic noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Silicone Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Mastic Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Mastic noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / silicone beige Joint silicone
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NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic interieur noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic exterieur noir Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N9 Plenum / plafond Béton

NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / silicone beige Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic interieur noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic exterieur noir Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17N9 Plenum / plafond Béton

NIVEAUR+7 > RH17Q0/BUREAU ( partie caisson volet Mur / Coté brique Platre

roulant)

rNA\SFQlJtF§+7 > RH17QO/BUREAU ( partie caisson volet Caisson volet roulant ( plafond) Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre / partie superieur interieur Joint noir

NIVEAUR+7 > RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre / Joint noir exterieur Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17Q0/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre Partie superieur / Joint silicone | Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fenetre / silicone beige Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fenetre / Mastic interieur noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fenetre / Mastic exterieur noir Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Plenum / plafond Béton

NIVEAUR+7 > RH17Q5 Fenetre / silicone beige Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Fenetre / Mastic interieur noir Mastic interieur noir
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Fenetre / Mastic exterieur noir Mastci exterieur noir
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Plenum / plafond Béton

NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) Portes fenetres / Partie superieur Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) Portes fenetres / Joint exterieur bas Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) Portes fenetres / Joint interieur bas Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) Portes fenetres / partie superieur Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) £ iies [ENEIres f partie Supereur Joint silicone
rNcln\liIIE:nUtP;-H > RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet Mur / Coté brique Platre

rN(l\SIIEa/-\r1LiR)+7 > RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet Caisson volet roulant ( plafond) Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre / partie superieur interieur Joint noir

NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre / Joint noir exterieur Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre Partie superieur / Joint silicone | Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U1 /CAISSONBALCON Tous les murs Platre

NIVEAUR+7 > RH17U1 /CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17Ul/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17Ul/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17Ul/Chambre Portes fenetre Joint noir
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NIVEAUR+7 > RH17Ul/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U1/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U2/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U2/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U4/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U4/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U5/CAISSON BALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U5/CAISSON BALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir
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NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U6/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U6/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U7/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U7/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U8/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17U8/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17W6/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17W6/Caissonbalcon Coffret murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir
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NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17W7/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17W7/Caissonbalcon Coffret murs Platre

NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CAISSONBALCON Tous les murs Platre

NIVEAUR+7 > RH17X1 /CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetres (ZPSO P7) Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X2 /CAISSONBALCON Tous les murs Platre

NIVEAUR+7 > RH17X2 /CAISSONBALCON Plafond Colle jaune

NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetres (ZPSO P7) Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X3 Portes fenetres (ZPSO P7) Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X3 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X3 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X3 Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X3 Portes fenetre Joint silicone
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NIVEAUR+7 > RH17X3/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17X3/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetres (ZPSO P7) Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X4 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X4 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetres (ZPSOPS8) Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X4/CAISSONBALCON Tous les murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17X4/CAISSONBALCON Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetres (ZPSO P7) Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X5 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X5 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetres (ZPSOPS8) Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X7/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17X7/Caissonbalcon Coffret murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir interieur
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X8/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune
NIVEAUR+7 > RH17X8/Caissonbalcon Coffret murs Platre
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir exterieur
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint noir
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint noir
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NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre

Portes fenetre

Joint noir interieur

NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre

Portes fenetre

Joint noir exterieur

NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre

Portes fenetre

Joint silicone

La liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante, sur décision de 'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de ’lamiante, aprés analyse

Localisation Element Matériaux ou produits | Réf. Prél. qultainmt?ttéon
RII-YIELQJUGF/{;A“R;ESDB Ensembles de mastic | Mastic ( petit) 4 ML ézoggo)
Ell—\|/1E£1A9U6I7;:R$IESDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML |(:>Zogslo)
QII-YIEQUS}};:R;ESDB Ensembles de mastic | Mastic ( petit) 4 ML EDZOI;(S)O)
gll-\lllEzgusF/{;A‘lRilESDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML |(:ZOF;510)
gll—}/lEﬁJlF/{;:RilESDB Ensembles de mastic | Mastic ( petit) 4 ML P030
QII—YIEfAulpl\;A‘lR?IESDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P0O31
gll-\I/lEfAL‘JZP/\;:R;ESDB Ensemble de mastic | Mastic ( petit) 4 ML |(:>ZOZ?)O)
QII—YIEL&JZF/{;:R;IESDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML LZOESlO)
}\IIJXE%LIJEF;-?B> RH14J6 Ensembles de mastic | Mastic ( petit) 4 ML P032
;\IIJXFE{'?:JEPS\.B‘E> RH14j6 Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P033
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIESDB | Ensembles de mastic | Mastic ( petit) 4 ML ézoggm
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIESDB | Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML (onlggm
NIVEAUR+4 > RH14/8PartieSDB | Ensembles de mastic | Mastic (petits) 4 ML ézo'gio)
NIVEAUR+4 > RH14)8PartieSDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML ézoggo)
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Ensembles de mastic | Mastic (petits) 4 ML P034
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P035
}\IIJXE'/I-}IUEIE-}I-;B> RH14K1 Ensembles de mastic | Mastic(petit) 4 ML P036
}\IPIXE#IJ;B“B> RH14K1 Eﬁn:;gz?les de Mastic (gros) 4 ML P037
NIVEAUR+4 > RH14K2 . . . (ZPSO)
/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic(petit) 4 ML P036
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NIVEAUR+4 > RH14K2 . . (ZPSO)
/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P037
NIVEAUR+4 > . . .
RH14K3/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic(petits) 4 ML P038
NIVEAUR+4 > . .
RH14K3/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P039
NIVEAUR+4 > . . (ZPSO)
RH14K4/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic (gros) 4 ML P039
NIVEAUR+4 > . . . (ZPSO)
RH14K4/PARTIES DB Ensembles de mastic | Mastic(petits) 4 ML P038

, . . . . (ZPS0)
NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau | Joint Petit mastic interieur P029
NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau | Ensembles de mastic | Feit Mastic interieur 4 %2590)
NIIVEAUR+7 > RH171B /Salle Joint Petit mastic interieur PO29
d'eau 4ML
!\IIVEAUR+7 > RH171C /Salled Ensembles de mastic Petit mastic interieur 4 (ZPSO)
eau ML P029

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

La liste des matériaux susceptibles de contenir de ’lamiante, mais n’en contenant pas

Localisation Element Mater!aux ou Crl'lt_er:e de Re,f'
produits décision Prél.
. . Résultat
NIVEAUR+7 > Circulation7 Fenetre Ma_sto exterieur d'analyse (ZPSO)
noir P0O03
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre Portes fenetre 40|nt.n0|r d'analyse (ZPSO)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH 17 U6/ Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse P0O0O
(ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU Porte; fenetres / Partie J_0|nt.n0|r Rfesultat POO7
superieur interieur d'analyse
NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / Joint Joint noir Résultat P06
exterieur bas d'analyse
i Résultat
NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / Joint . . .
interieur bas Joint noir d'analyse P005
NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU Porte_'rT fenetres / partie Joint noir R?sultat P00S
superieur exterieur d'analyse
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NIVEAUR+7 > RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / partie Joint silicone Res ultat P009
superieur silicone ext d'analyse
NIVEAUR+7 > RH 17U3/ Tous | Dlat E?S“'Itat (ZPSO)
CAISSONBALCON ous les murs atre analyse PO27
(ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH 17U3/ blafond Colle Q?Su'fat (ZPSO)
CAISSONBALCON aton ofle jaune anayse P026
(ZzPSO)
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH PorFe f_enet.re partie interieur J.oint.Noir Rles ultat P020
/ Joint interieur interieur d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH Portg fenetre / joint exterieur Joint_ exterieur Rfes ultat PO19
partie haute partie haute d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur | .. noir Res ultat PO18
partie basse d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie | 15int interieur Res ultat P021
haute interieur d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Fengtres / Joint interieur Joint' interieur R?s ultat PO15
(petit) (petit) d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Fengtres / Joint exterieur Petitjoint Rles ultat PO13
(petit) exterieur d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Fenetres / Joint interieur .Gros. joint (partie Rfes ultat PO14
(gros) interieur ) d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur R?sultat PO16
(gros) d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Fenetres / Joint silicone Joint silicone Res ultat PO17
d'analyse
. . . Résultat
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIES DB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux d'analyse P022
. . . Résultat
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux d'analyse P023
NIVEAUR+4 > RH1496/PARTIESDB Caisson / Platre Platre Résultat P024
d'analyse
NIVEAUR . Résultat
+4 > RH1496/PARTIES DB Caisson / Volet roulant Platre ) P025
d'analyse
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir gisnl‘gfaste (ZPSO)
/ Joint interieur interieur Y P020
(ZPS0)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ;{fésulltat (ZPSO)
partie haute partie haute analyse PO19
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur | ;. noir d'analyse (ZPS0)
partie basse P018
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIECH Porte fenetres / joint partie |+ inverieur d'analyse (ZPS0)
haute interieur P021
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB : : d'analyse
(petit) (petit) P015
(ZPS0O)
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siege SociarI‘: ll;sruglgtuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 29 / 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

. : oo Résultat
Fenetres / Joint exterieur Petit joint ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIES DB (petit) exterieur d'analyse PO13
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB : : d'analyse
(gros) interieur ) P014
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) J(0||I1c)tse)xter|eur d'analyse :)ZOI;EO)
9 (ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPS0)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIES DB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH1498/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir gisnl‘gfaste (ZPSO)
/ Joint interieur interieur Z PSO); P020
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ;{fésulltat (ZPSO)
partie haute partie haute (ZaPnsaoy)se PO19
: : Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur | ;. noir d'analyse (ZPS0)
partie basse (ZPS0) P018
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIECH Eorte fenetres /Joint partie || ;4 itarieur d'analyse (ZPS0)
aute interieur (ZPSO) P021
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB : : d'analyse
(petit) (petit) (ZPSO) P015
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur Petit joint ;{fésulltat (ZPSO)
(petit) exterieur (ZaPnsaoy)se PO13
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Résultat (ZPSO0O)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB ) : d'analyse
(gros) interieur ) (ZPSO) PO14
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) J(0|rnots<§xter|eur d'analyse l(:,zoqzo)
9 (ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPS0O)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO)
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Résultat
. I d'analyse (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux (ZPSO) P023
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A1/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir Slésulltat (ZPSO)
/ Joint interieur interieur (ZaPnSaOy)se P020
NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur (Fj(fésulltat (ZPSO)
partie haute partie haute (ZaPnSaoy)se P019
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur |, . noir d'analyse (ZPSO)
partie basse (ZPS0) P018
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A2 /PARTIECH Eorte fenetres / joint partie |, . interieur d'analyse (ZPS0)
aute interieur (ZPSO) P021
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB : : d'analyse
(petit) (petit) (ZPS0) PO15
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIES DB Fenetres / Joint exterieur Petit joint (Fj(fésulltat (ZPSO)
(petit) exterieur (ZaPnSaoy)se P013
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB : . d'analyse
(gros) interieur ) (ZPS0) P014
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) J(O'P;S?Xte”e“r d'analyse LZOZEO’
9 (ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse PO24
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14A2/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14/6 /PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir (Fj(fésulltat (ZPSO)
) / Joint interieur interieur (ZaPnSaoy)se P020
NIVEAUR+4 > RH14/6 /PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur Efésulltat (ZPSO)
) partie haute partie haute (ZaPnsaoy)se P0O19
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. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Pg:tﬁafggseyee /Joint exterieur |\ Noir d'analyse LZOIEO)
P (ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIECH Ethti fiirtfrtireejr”o'”t partie | 5int interieur d'analyse |(:Zo;§0)
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB (petit) (petit) d'analyse PO15
p P (zPSO)
Fenetres / Joint exterieur Petit joint Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIES DB (petit) exterieur d'analyse PO13
P (ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB (gros) interieur ) d'analyse PO14
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) J(O':‘;s‘?Xte”e“r d'analyse I(Dzoigo)
9 (ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse PO23
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)6 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J6 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse P025
(ZPSO0)
Porte fenetre partie interieur int Noi Résultat 7P
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIECH / Joint interieur Jiﬂ'tgrieﬁ'rr d'analyse f:ozgo)
(ZPSO)
- . . . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIECH Eg:tﬁafﬁ;‘ﬁtt;e /joint exterieur {;’;?ttl :f:l:'t‘z“r d'analyse I(DZO'BO)
(ZPSO)
Porte fenetre / Joint exterieur . . Résultat (ZPS0O)
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIECH artie basse Joint Noir d'analyse PO18
P (ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIECH Eg;tti fif]'t‘:rtifjr”"'”t partie | sint interieur d'analyse f,zopzio)
(ZPSO0)
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14]7/PARTIESDB (petit) (petit) d'analyse PO15
P P (ZPSO)
Fenetres / Joint exterieur Petit joint Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIESDB (petit) exterieur d'analyse PO13
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB (gros) interieur ) d'analyse PO14
9 (ZPSO)
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. : Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIES DB Fenetres joint exterieur (gros) | 0INt exterieur d'analyse (ZPSO)
(gros) (ZPSO) PO16
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse
(ZPSO) P0O17
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
(ZPSO) P022
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
(ZPSO) P023
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIES DB Caisson / Platre Platre d'analyse
(ZPSO) P024
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14])7/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse
(ZPSO) P025
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir (Fj(fésulltat (ZPSO)
) / Joint interieur interieur (ZaPnSaoy)se P020
NIVEAUR+4 > RH14|8/PARTIECH Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur Efésulltat (ZPSO)
) partie haute partie haute (ZaPnsaoy)se P0O19
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur | ;. noir d'analyse (ZPS0)
partie basse (ZPSO) P018
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIECH Eorte fenetres /Joint partie |\ it interieur d'analyse (ZPSO)
aute interieur (ZPSO) P021
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIESDB : . d'analyse
(petit) (petit) (ZPSO) P015
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIES DB Fenetres / Joint exterieur Petit joint Efésulltat (ZPSO)
) (petit) exterieur (ZaPnsaoy)se PO13
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB . : d'analyse
(gros) interieur ) (ZPSO) PO14
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIES DB Fenetres joint exterieur (gros) |0/Nt exterieur d'analyse (ZPSO)
(gros) (ZPSO) P016
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J8/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse
(ZPSO) PO17
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
(ZPSO) P022
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
(ZPSO) P023
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse
(ZPSO) P024
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Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)8/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J9/CH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir Slésulltat (ZPSO)
J / Joint interieur interieur (ZaPnSaOy)se P020
. . i i Résultat (ZPSO)
Porte fenetre / joint exterieur |JOINt exterieur .
NIVEAUR+4 > RH14J9/CH d |
]9/ partie haute partie haute (zapnsaoy)se PO19
Porte fenetre / Joint exterieur . . Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J9/CH : Joint Noir d'analyse
partie basse (ZPSO) P018
. . Résultat
Porte fenetres / Joint partie A . ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)9/CH haute interieur Joint interieur ?Zapr;acl%se PO21
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB - . d'analyse
(petit) (petit) (ZPS0) PO15
NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB Fenetres / Joint exterieur Petit joint sfésnulltat (ZPSO)
) (petit) exterieur (ZaPSaOy)Se PO13
NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Eisnl;llta;e (ZPSO)
(gros) interieur ) z PSOy) PO14
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Fenetres joint exterieur (gros) J(omt exterieur d'analyse (ZPSO)
gros) (ZPSO) P016
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse PO22
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14J9/SDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse PO23
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Caisson / Platre Platre d'analyse PO24
(ZPS0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14)9/SDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir sfésulltat (ZPSO0O)
/ Joint interieur interieur (ZaPnSaOy)se P020
- . . . Résultat
Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH partie haute partie haute ?Zapr;acl)%se PO19
Porte fenetre / Joint exterieur | . Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH partie basse Joint Noir d'analyse PO18
(ZPS0O)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K 1/ PARTIECH Porte fenetres / Joint partie || ;i jnverieur d'analyse (2PS0)
haute interieur P021
(ZPSO)
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L . L . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIES DB Fenc_etres / Joint interieur Jomt_ interieur d'analyse (ZPSO)
(petit) (petit) P0O15
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur Petit joint Slésulltat (ZPSO)
(petit) exterieur analyse PO13
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB . . d'analyse
(gros) interieur ) PO14
(ZPSO)
: : Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) | /0Nt exterieur d'analyse (ZPS0)
(gros) PO16
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse
P0O17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
P022
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse
P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse
P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K1 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse
P025
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB : : d'analyse
(petit) (petit) PO15
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur Petit joint (Fj(fésulltat (ZPSO)
(petit) exterieur analyse P013
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB . . d'analyse
(gros) interieur ) P014
(ZPSO)
. : Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) | 0Nt exterieur d'analyse (ZPSO)
(gros) PO16
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2 /PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
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. . . . Résultat
Porte fenetre partie interieur | Joint Noir ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH / Joint interieur interieur ?Zapnsa(l)y)se P020
- . . . Résultat
Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH partie haute partie haute ?Zapnsacl)y)se P0O19
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur |\ . noir d'analyse (ZPSO)
partie basse (ZPSO) P018
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K2/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie |\ .+ inverieur d'analyse (ZPS0)
haute interieur (ZPS0) P021
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir glésnuI::at (ZPSO)
/ Joint interieur interieur (Zapsaoy)se P020
- . . . Résultat
Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH partie haute partie haute ?Zapnsacl)y)se P0O19
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur |, . noir d'analyse (2PS0)
partie basse (ZPSO) P018
. . o . Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie | joint interieur d'analyse
) ; Yy P021
haute interieur (ZPS0)
Fenetres / Joint interieur Joint interieur Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB : : d'analyse
(petit) (petit) (ZPS0) PO15
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres / Joint exterieur Petit joint (Fj(fésulltat (ZPSO)
(petit) exterieur (ZaPnSaoy)se P013
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB . . d'analyse
(gros) interieur ) (ZPS0) P014
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) J(O'P;S?Xte”e“r d'analyse LZOZEO’
9 (ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P022
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIES DB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K3/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH Porte fenetre partie interieur | Joint Noir (Fj(fésulltat (ZPSO)
/ Joint interieur interieur (ZaPnSaoy)se P020
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- . . : Résultat
Porte fenetre / joint exterieur | Joint exterieur ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH partie haute partie haute d'analyse PO19
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH Porte fenetre / Joint exterieur |+ noir d'analyse (ZPSO)
partie basse P018
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIECH Porte fenetres / Joint partie |\ .+ inverieur d'analyse (2PS0)
haute interieur P021
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur int interi Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIES DB it J Joint interieur d'analyse (ZPSO)
(petit) (petit) PO15
(ZPSO)
. : oo Résultat
Fenetres / Joint exterieur Petit joint ) (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIES DB (petit) exterieur d'analyse PO13
(ZPSO)
Fenetres / Joint interieur Gros joint (partie Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB ( : : d'analyse
gros) interieur ) P014
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Fenetres joint exterieur (gros) Joint exterieur d'analyse (2PSO)
(gros) P016
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Fenetres / Joint silicone Joint silicone d'analyse PO17
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse PO22
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Patch bitumineux | d'analyse P023
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Caisson / Platre Platre d'analyse P024
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+4 > RH14K4/PARTIESDB Caisson / Volet roulant Platre d'analyse PO25
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint Haut Joint interieur d'analyse PO21
(ZPSO)
. . . Résultat
Porte fenetre Joint bas Joint Noir ) (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres) interieur interieur d'analyse P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint bas Joint Noir d'analyse PO18
(ZPSO)
: : : Résultat
Porte fenetre / Joint haut Joint exterieur ) (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14S9 (porte fenetres) exterieur partie haute d'analyse PO19
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint Haut Joint interieur d'analyse PO21
(ZPSO)
. . . Résultat
Porte fenetre Joint bas Joint Noir ) (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres) interieur interieur d'analyse P020
(ZPSO)
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Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint bas Joint Noir d'analyse
P018
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Porte fenetre / Joint haut Joint exterieur d'analyse
NIVEAU R + 4 > RH14T2 (porte fenetres) exterieur partie haute (ZPS0) PO19
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T3 (fenetre ) Fenetre / Joint exterieur Joint Noir d'analyse
P018
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAU R + 4 > RH14T3 (fenetre ) Fenetre / joint interieur J_0|nt.N0|r d'analyse (ZPSO)
interieur P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T4 (fenetre ) Fenetre / Joint exterieur Joint Noir d'analyse
P018
(ZPS0)
. . Résultat
NIVEAU R + 4 > RH14T4 (fenetre ) Fenetre / joint interieur J'0|nt.N0|r d'analyse (ZPSO)
interieur P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T5 (fenetre ) Fenetre / Joint exterieur Joint Noir d'analyse
P018
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAU R + 4 > RH14T5 (fenetre ) Fenetre / joint interieur J_0|nt.N0|r d'analyse (ZPSO)
interieur P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint Haut Joint interieur d'analyse
P021
(ZPS0O)
NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte f tres) Porte fenetre Joint bas Joint Noir (Fj(}ésulltat (ZPSO)
porte renetres) | interieur interieur analyse P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint bas Joint Noir d'analyse
P018
(ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T6 (porte fenetres) Porte fenetre / Joint haut Joint exterieur (Fj(lésulltat (ZPSO)
porte Tenetres) | axterieur partie haute analyse PO19
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint Haut Joint interieur d'analyse
P021
(ZPS0)
NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte f tres) Porte fenetre Joint bas Joint Noir (Fj(}ésulltat (ZPSO)
porte Tenetres) | interieur interieur analyse P020
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres) | Porte fenetre / joint bas Joint Noir d'analyse
P018
(ZPSO)
NIVEAU R + 4 > RH14T7 (porte fenetres) Porte fenetre / Joint haut Joint exterieur (Fj(lésulltat (ZPSO)
porte Tenetres) | axterieur partie haute analyse PO19
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1701 Fenetre / Silicone Joint silicone d'analyse
P004
(ZPS0O)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH1701 Fenetre / Mastic Mastci exterieur | 4. halyse (ZPS0)
noir P003
(ZPSO)
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L ) Résultat
NIVEAUR+7 > RH1701 Fenetre / Mastic noir Mastic interieur | g'analyse (2750
noir (zPS0O)
. Résultat
NIVEAUR+7 > RH171A/Salled'eau Joint interieur Gros mastic d'analyse (ZPSO)
interieur P028
(ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH171B /Salle d'eau Joint interieur Gros mastic Rés ultat P028
interieur d'analyse
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH171C /Salled 'eau Joint Joint silicone d'analyse PO10
(ZPS0O)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres J'0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur P007
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1795/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone d'analyse P09
(ZPS0O)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres J'0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur (ZPS0) P007
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1796/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone d'analyse P09
(ZPS0)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres J'0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur P007
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1797/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone d'analyse P09
(ZPS0O)
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Ind ial S.A.S.
Siege SociarI‘: ll;srtg:tuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 39 / 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres J_0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse POO6
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint noir d'analyse P0O05
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH1798/Portesfenetres Portes fenetres Joint silicone d'analyse P09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Silicone Joint silicone d'analyse PO04
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Mastic Mastci exterieur | 4. halyse (ZPSO)
noir P0O03
(ZPSO)
- . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N6 Fenetre / Mastic noir Ma_stlc interieur d'analyse (2PS0)
noir P002
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Silicone Joint silicone d'analyse P04
(ZPSO)
: . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Mastic Mastci exterieur | 4.2 halyse (ZPSO)
noir P0O03
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N7 Fenetre / Mastic noir Mastic interieur | 4. halyse (ZPSO)
noir P002
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / silicone beige Joint silicone d'analyse P004
(ZPSO)
o . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic interieur noir | Mastic interieur | .- alyse (ZPS0)
noir P002
(ZPSO)
. . . . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fen_wetre / Mastic exterieur Ma_stC| exterieur d'analyse (ZPSO)
noir noir P0O03
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N9 Plenum / plafond Béton d'analyse POO1
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / silicone beige Joint silicone d'analyse P004
(ZPSO)
o . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fenetre / Mastic interieur noir | Mastic interieur | .- alyse (ZPS0)
noir P002
(ZPSO)
. . . . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17N9 Fen_wetre / Mastic exterieur Ma_stC| exterieur d'analyse (ZPSO)
noir noir P0O03
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17N9 Plenum / plafond Béton d'analyse POO1
(ZPSO)
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. Résultat
NIVEAUR+7 > RH17QO0/BUREAU ( partie L , (ZPSO)
caisson volet roulant ) Mur / Coté brique Platre d'analyse P027
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17Q0/BUREAU ( partie Caisson volet roulant ( Colle jaune d'analyse (ZPSO)
caisson volet roulant) plafond) (ZPSO) P026
NIVEAUR+7 > Fenetre / partie superieur : : Résultat
RH17Q0/PARTIESALLEDEBAIN interieur Joint noir d'analyse POL2
NIVEAUR+7 > . . . Joint noir Résultat
RH17Q0/PARTIES ALLEDEBAIN Fenetre / Joint noir exterieur | o i erieur d'analyse PO11
NIVEAUR+7 > Fenetre Partie superieur / ; i, Résultat
RH17QO0/PARTIES ALLEDEBAIN Joint silicone Joint silicone d'analyse PO10
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fenetre / silicone beige Joint silicone R?sultat P004
d'analyse
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fenetre / Mastic interieur noir | Mastic interieur | Résultat P02
noir d'analyse
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Fen_wetre / Mastic exterieur Ma_stC| exterieur Rfes ultat P003
noir noir d'analyse
NIVEAUR+7 > RH17Q4 Plenum / plafond Béton Res ultat P0OO1
d'analyse
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Fenetre / silicone beige Joint silicone d'analyse
P004
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Fenetre / Mastic interieur noir Ma.St'C interieur d'analyse (2PS0)
noir P002
(ZPSO)
Fenetre / Mastic exterieur Mastci exterieur Rés ultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q5 . ] d'analyse
noir noir P003
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q5 Plenum / plafond Béton d'analyse
P0OO1
(ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bur ) Portes fenetres / Partie Joint noir glésnuI::at (ZPSO)
ureau superieur interieur analyse P0O07
(ZPSO)
i Résultat
Portes fenetres / Joint . . ) (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) exterieur bas Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat
Portes fenetres / Joint . . d'analyse (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) interieur bas Joint noir (ZPS0) POOS
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) Portes fenetres / partie Joint noir Si\snﬂltaste (ZPSO)
ureau superieur exterieur Y P008
(ZPSO)
. Résultat
Portes fenetres / partie . - ) (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Q8(Bureau) superieur silicone ext Joint silicone d'analyse P0O0O
(ZPSO0)
NIVEAUR+7 > RH17Q8/BUREAU( partie Mur / Coté brique Platre Rfes ultat PO27
caisson volet roulant ) d'analyse
NIyEAUR+7 > RH17Q8/BUREAU( partie Caisson volet roulant ( Colle jaune R:es ultat PO26
caisson volet roulant ) plafond) d'analyse
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre / partie superieur Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P012
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre / Joint noir exterieur | /0Nt noir d'analyse (ZPS0)
exterieur PO11
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17Q8/SALLEDEBAIN Fenetre Partie superieur / Joint silicone d'analyse (ZPSO)
Joint silicone P010
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1 /CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse
P027
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1 /CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse
P026
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U1/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17Ul/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse
P006
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POOS
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U1/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse P0O12
(ZPSO0)
Résultat
Joint noir d'analyse (ZPSO0)
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN fenetre exterieur (ZPSO) PO11
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U1/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse P0O27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P06
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POOS
(ZPSO)
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse P0O12
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U2/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P06
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POOS
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U3/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse P0O12
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U3/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse (ZP50)
(ZPSO) P0O10
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur P008
(ZPS0O)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse
P009
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse
P0O12
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U4/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse
P0O10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/CAISSON BALCON | Tous les murs Platre d'analyse
P027
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/CAISSON BALCON | Plafond Colle jaune d'analyse
P026
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse
P006
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse
P005
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre J_0|nt.n0|r d'analyse (2PS0)
interieur P0O07
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse
P009
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse 012
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur PO11
(ZPS0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U5/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse
P0O10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U6/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse
P027
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U6/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse
P026
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse
P0O12
(ZPS0O)
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Ind ial S.A.S.
Siege SociarI‘: ll;srtglgtuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 44 / 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U6/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse P0O27
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POO6
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P0OO5
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre J_0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P008
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre 40|nt.n0|r d'analyse (ZPSO)
interieur P0O07
(ZPSO)
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Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17U8/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6/Caissonbalcon Coffret murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse P0O12
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P0OO5
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat 2PSO
NIVEAUR+7 > RH17W6Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse (P009 )
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7/Caissonbalcon Coffret murs Platre d'analyse P0O27
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
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Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P0O05
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre J_0|nt.n0|r d'analyse (ZPS0)
interieur P007
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17W7Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse P09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse P0O27
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetres (ZPSO p7) | J0int noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir d'analyse POO6
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir d'analyse P0OO5
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetres (ZPSOPS8) Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1 /CH Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X1/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2 /CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2 /CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetres (ZPSO p7) | J0int noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir d'analyse
P006
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir d'analyse
P005
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2/CH Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X2/SALLEDEBAIN Fenetre SDB Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X3 Portes fenetres (ZPSO p7) | J0int noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir d'analyse P0OO5
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X3 Portes fenetres (ZPSOPS8) Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Portes fenetre oint silicone d'analyse
NIVEAUR+7 > RH17X3 J (ZPSG) PO09
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse P0O27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X3/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetres (ZPSO p7) | J0int noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir d'analyse
P006
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir d'analyse
P005
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4 Portes fenetre Joint silicone d'analyse
P009
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4/CAISSONBALCON | Tous les murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4/CAISSONBALCON | Plafond Colle jaune d'analyse P0O26
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint noir d'analyse (ZPSO)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X4/SALLE DE BAIN Fenetre SDB Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetres (zpso py) | Joint noir d'analyse (2PS0)
interieur P0O07
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X5 Porte fenetre ( ZPSO P6) Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X5 Porte fenetre (ZPSO P5) Joint noir d'analyse POO5
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetres (ZPSOP8) Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X5 Portes fenetre Joint silicone d'analyse P0O0O
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune d'analyse P026
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7/Caissonbalcon Coffret murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
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. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
exterieur PO11
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse P06
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POOS
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (ZPS0)
interieur P0O07
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur P0O08
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X7Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse P09
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8/Caissonbalcon Coffret / Plafond Colle jaune d'analyse PO26
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8/Caissonbalcon Coffret murs Platre d'analyse PO27
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse PO12
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN fenetre Joint noir d'analyse (2PS0)
exterieur PO11
(ZPSO0)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8/SALLEDEBAIN Fenetre Joint silicone d'analyse PO10
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse PO06
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse POOS
(ZPSO)
. . Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre J_0|nt.n0|r d'analyse (2PS0)
interieur P007
(ZPSO0)
: : Résultat
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint noir d'analyse (2PSO)
exterieur P008
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
NIVEAUR+7 > RH17X8Chambre Portes fenetre Joint silicone d'analyse PO09
(ZPSO)
ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
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Aucun

nl Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?
Les plans du batiment ont-ils été fournis ?
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ? ]
D'autres documents ont-ils été remis ? ]

Commentaire

On notera que le programme précis des travaux n’est clairement pas définis précisement le jour de la visite , I'objet de
notre intervention est de balayer un maximun d’élements sur les parties qui vonts etres déposer (fenetres des salle de
bain , salle d’eau , portes fenetres des balcons et volets roulants) ,afin de pouvoir déposer une consultation aupres
des entreprises futurs . Les percements futurs et repose des nouveaux éléments, ne sont pas indiqués a ce jour . A
titre informatif sur la demande de notre interlocuteur nous avons effectuer des analyses sur des patch et platre en
partie caisons de volets roulants ( P022 / P023 / P024 / P025 / P026 / P027) . On notera que la demande est urgente et
que notre diagnostic de ce jour c’est effectuer en fonction du temps qui nous a été accorder uniquement, ainsi que de
la disponibilitée des service ,patients, zones covid et zones de soins. Si toute fois les éléments fournis a I'avenir
s’avere plus précis et que des éléments suspect venais a apparaitre avant ou bien pendant travaux nous pourrons bien
évidement effectuer des analyses complémentaires . On notera que lors de notre derniere intervention nous avons
relevés un maximun de mastic en partie R +4 coté salle de bain , concernant ces mastics qu’ils soient petits ou gros
ils contiennent tous de I'amiante ( voir resulats d’analyses), nous avons donc généraliser sur les parties concernais.
Concernant le plan en page 154 les analyses P18 / P19 / P20 / P21 sont similaires nous avons donc conclu a un meme
revétement (joint type caoutchou. Nous éméttons une réserve sur | 'ensembles des éléements non accessibles a ce jour
( joint de jonction entre le bati et | huisserie ainsi que tout autre élément non accessible lors de nos visites) .

Eléments d'information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I’lhomme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de
votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données
«déchets» gérée par I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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)

Fiches d’identification et de cotation

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

POO1

NIVEAUR+7 - RH17Q4
Plenum / plafond
Béton

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P002

NIVEAUR+7 - RH17Q4

Fenetre / Mastic interieur noir
Mastic interieur noir

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P003

NIVEAUR+7 - RH17Q4

Fenetre / Mastic exterieur noir
Mastci exterieur noir

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P004

NIVEAUR+7 - RH17Q4
Fenetre / silicone beige
Joint silicone

8 aolit 2022

Absence d'amiante
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Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O05

NIVEAUR+7 - RH 17Q0/BUREAU
Portes fenetres / Joint interieur bas
Joint noir

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P006

NIVEAUR+7 - RH 17Q0/BUREAU
Portes fenetres / Joint exterieur bas
Joint noir

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P007

NIVEAUR+7 - RH 17Q0/BUREAU
Portes fenetres / Partie superieur
Joint noir interieur

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO08

NIVEAUR+7 - RH 17Q0/BUREAU
Portes fenetres / partie superieur
Joint noir exterieur

8 aolit 2022

Absence d'amiante
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Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P009

NIVEAUR+7 - RH 17Q0/BUREAU

Portes fenetres / partie superieur silicone ext
Joint silicone

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO10

NIVEAUR+7 - RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre Partie superieur / Joint silicone
Joint silicone

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO11

NIVEAUR+7 - RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre / Joint noir exterieur

Joint noir exterieur

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P012

NIVEAUR+7 - RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre / partie superieur interieur

Joint noir

8 aolit 2022

Absence d'amiante
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Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P026

NIVEAUR+7 - RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet roulant )
Caisson volet roulant ( plafond)

Colle jaune

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P027

NIVEAUR+7 - RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet roulant )
Mur / Coté brique

Platre

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P028

NIVEAUR+7 - RH171B /Salle d'eau
Joint interieur

Gros mastic interieur

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P029

NIVEAUR+7 - RH171B /Salle d'eau
Joint

Petit mastic interieur 4ML

8 aolit 2022

Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

55/ 203




AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO13

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Fenetres / Joint exterieur (petit)
Petit joint exterieur

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P014

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Fenetres / Joint interieur (gros)
Gros joint (partie interieur )

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO15

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Fenetres / Joint interieur (petit)
Joint interieur (petit)

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO16

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Fenetres joint exterieur (gros)
Joint exterieur (gros)

8 aolit 2022

Absence d'amiante
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Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P017

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Fenetres / Joint silicone

Joint silicone

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO18

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Joint Noir

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO19

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Joint exterieur partie haute

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P020

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Joint Noir interieur

8 aolit 2022

Absence d'amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P021

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Joint interieur

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P022

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P023

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Caisson / Volet roulant

Patch bitumineux

8 aolt 2022

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P024

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Caisson / Platre

Platre

8 aolit 2022

Absence d'amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P025

NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Caisson / Volet roulant

Platre

8 aolt 2022

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P030

NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Ensembles de mastic

Mastic ( petit) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P031

NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P032

NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Ensembles de mastic

Mastic ( petit) 4 ML

8 aolit 2022

Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P033

NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P034

NIVEAUR+4 - RH14J9/SDB
Ensembles de mastic
Mastic (petits) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO35

NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB
Ensembles de mastic
Mastic (gros) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P036

NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Ensembles de mastic
Mastic(petit) 4 ML

8 aolit 2022

Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P037

NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Ensembles de mastics

Mastic (gros) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P038

NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Ensembles de mastic
Mastic(petits) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P039

NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Ensembles de mastic

Mastic (gros) 4 ML

8 aolt 2022

Présence d'amiante

ZPSO P004
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

NIVEAUR+7 - RH17Q5
Fenetre / silicone beige
Joint silicone

8 aolt 2022

Absence d’'amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO P002
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17Q5

Fenetre / Mastic interieur noir

Matériaux Mastic interieur noir

Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q5
Localisation Fenetre / Mastic exterieur noir
Matériaux Mastci exterieur noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO POO1

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q5
Localisation Plenum / plafond

Matériaux Béton

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P004

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9
Localisation Fenetre / silicone beige
Matériaux Joint silicone , Joint silicone
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P002

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9
Localisation Fenetre / Mastic interieur noir
Matériaux Mastic interieur noir , Mastic interieur noir
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO P003
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17N9

Fenetre / Mastic exterieur noir

Matériaux Mastci exterieur noir , Mastci exterieur noir
Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO POO1

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9

Localisation Plenum / plafond

Matériaux Béton

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O07

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8(Bureau)
Localisation Portes fenetres / Partie superieur
Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8(Bureau)
Localisation Portes fenetres / Joint exterieur bas
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8(Bureau)
Localisation Portes fenetres / Joint interieur bas
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17Q8(Bureau)

Portes fenetres / partie superieur

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8(Bureau)
Localisation Portes fenetres / partie superieur silicone ext
Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre / partie superieur interieur
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre / Joint noir exterieur

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q8/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre Partie superieur / Joint silicone
Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO P004
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17N9

Fenetre / silicone beige

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P002

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9

Localisation Fenetre / Mastic interieur noir

Matériaux Mastic interieur noir , Mastic interieur noir
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9

Localisation Fenetre / Mastic exterieur noir

Matériaux Mastci exterieur noir , Mastci exterieur noir
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO POO1

Piece NIVEAUR+7 - RH17N9

Localisation Plenum / plafond

Matériaux Béton

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17Q0/BUREAU ( partie caisson volet roulant )
Localisation Mur / Coté brique

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P026
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17Q0/BUREAU ( partie caisson volet roulant)

Caisson volet roulant ( plafond)

Matériaux Colle jaune , Colle jaune
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P0O0O7

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CH
Localisation Portes fenetres (ZPSO P7)
Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CH
Localisation Porte fenetre ( ZPSO P6)
Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CH
Localisation Porte fenetre (ZPSO P5)
Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CH
Localisation Portes fenetres (ZPSOP8)
Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

66 / 203




AMIANTE

ZPSO P012
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X1/SALLEDEBAIN

Fenetre SDB

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P007

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3

Localisation Portes fenetres (ZPSO P7)
Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3

Localisation Porte fenetre ( ZPSO P6)
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O05
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X3

Porte fenetre (ZPSO P5)

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3

Localisation Portes fenetres (ZPSOP8)
Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3/SALLE DE BAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3/SALLE DE BAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3/SALLE DE BAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X4

Portes fenetres (ZPSO P7)

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4

Localisation Porte fenetre ( ZPSO P6)

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P005

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4

Localisation Porte fenetre (ZPSO P5)

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4

Localisation Portes fenetres (ZPSOP8)
Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4/SALLE DE BAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO11
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X4/SALLE DE BAIN

Fenetre SDB

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4/SALLE DE BAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P007

Piece NIVEAUR+7 - RH17X5

Localisation Portes fenetres (ZPSO P7)
Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X5

Localisation Porte fenetre ( ZPSO P6)

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P005

Piece NIVEAUR+7 - RH17X5

Localisation Porte fenetre (ZPSO P5)

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17X5
Localisation Portes fenetres (ZPSOP8)
Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CH
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolit 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3
Localisation Portes fenetre

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P0O09

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4
Localisation Portes fenetre

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X5
Localisation Portes fenetre

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P027
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X1 /CAISSONBALCON

Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X1 /CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O0O7

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/CH
Localisation Portes fenetres (ZPSO P7)
Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/CH
Localisation Porte fenetre ( ZPSO P6)
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/CH
Localisation Porte fenetre (ZPSO P5)
Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X2/CH

Portes fenetres (ZPSOPS8)

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/CH
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre SDB

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P027
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X2 /CAISSONBALCON

Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X2 /CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X3/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X4/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune , Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - Circulation7
Localisation Fenetre

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P007

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X8Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O07

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X7Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P005

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P007

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17W/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O07

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P008
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17W6Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO10
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X7/SALLEDEBAIN

Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O12

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X8/Caissonbalcon
Localisation Coffret/ Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P027
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17X8/Caissonbalcon

Coffret murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7/Caissonbalcon
Localisation Coffret / Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17X7/Caissonbalcon
Localisation Coffret murs

Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7/Caissonbalcon
Localisation Coffret/ Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17W7/Caissonbalcon
Localisation Coffret murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P026
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17W6/Caissonbalcon

Coffret / Plafond

Matériaux Colle jaune , Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17W6/Caissonbalcon
Localisation Coffret murs

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1l/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U1/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U2/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U3/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U4/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U5/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH 17 U6/ Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH 17 U6/ Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH 17 U6/ Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH 17 U6/ Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH 17 U6/ Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U7/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P008

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P005

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U8/Chambre

Portes fenetre

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/Chambre
Localisation Portes fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U3/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO10
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U3/SALLEDEBAIN

Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O12

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO11
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U5/SALLEDEBAIN

fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U6/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U6/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U6/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

94 / 203




AMIANTE

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O10

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/SALLEDEBAIN
Localisation Fenetre

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO11

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/SALLEDEBAIN
Localisation fenetre

Matériaux Joint noir exterieur , Joint noir exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO10
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U8/SALLEDEBAIN

Fenetre

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1 /CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U1 /CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U2/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P027
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH 17U3/ CAISSONBALCON

Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH 17U3/ CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U4/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/CAISSON BALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U5/CAISSON BALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U6/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U6/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/CAISSONBALCON
Localisation Tous les murs

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U7/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune , Colle jaune

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P027
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17U8/CAISSONBALCON

Tous les murs

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P026

Piece NIVEAUR+7 - RH17U8/CAISSONBALCON
Localisation Plafond

Matériaux Colle jaune , Colle jaune
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P004

Piece NIVEAUR+7 - RH17N6
Localisation Fenetre / Silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante
ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - RH17N6
Localisation Fenetre / Mastic
Matériaux Mastci exterieur noir
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P002

Piece NIVEAUR+7 - RH17N6
Localisation Fenetre / Mastic noir
Matériaux Mastic interieur noir
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P004
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH17N7

Fenetre / Silicone

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - RH17N7
Localisation Fenetre / Mastic
Matériaux Mastci exterieur noir
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P002

Piece NIVEAUR+7 - RH17N7
Localisation Fenetre / Mastic noir
Matériaux Mastic interieur noir
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P004

Piece NIVEAUR+7 - RH1701
Localisation Fenetre / Silicone
Matériaux Joint silicone , Joint silicone
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante
ZPSO P003

Piece NIVEAUR+7 - RH1701
Localisation Fenetre / Mastic
Matériaux Mastci exterieur noir , Mastci exterieur noir
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P002
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH1701

Fenetre / Mastic noir

Matériaux Mastic interieur noir , Mastic interieur noir
Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O07

Piece NIVEAUR+7 - RH1798/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH1798/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH1798/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH1798/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O07
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH1797/Portesfenetres

Portes fenetres

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH1797/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH1797/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH1797/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P012

Piece NIVEAUR+7 - RH171C /Salled 'eau
Localisation Joint

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH171C /Salled 'eau
Localisation Joint

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO10

Piece NIVEAUR+7 - RH171C /Salled 'eau
Localisation Joint

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O0O7

Piece NIVEAUR+7 - RH1796/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O06

Piece NIVEAUR+7 - RH1796/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P005

Piece NIVEAUR+7 - RH1796/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P009
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH1796/Portesfenetres

Portes fenetres

Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O07

Piece NIVEAUR+7 - RH1795/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir interieur , Joint noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P006

Piece NIVEAUR+7 - RH1795/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O05

Piece NIVEAUR+7 - RH1795/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint noir , Joint noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece NIVEAUR+7 - RH1795/Portesfenetres
Localisation Portes fenetres

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P029
Piece

Localisation

NIVEAUR+7 - RH171A/Salled'eau

Joint

Matériaux Petit mastic interieur , Petit mastic interieur
Date 8 ao(t 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P028

Piece NIVEAUR+7 - RH171A/Salled'eau
Localisation Joint interieur

Matériaux Gros mastic interieur , Gros mastic interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P029

Piece NIVEAUR+7 - RH171A/Salled'eau
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P029

Piece NIVEAUR+7 - RH171C /Salled 'eau
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux Petit mastic interieur 4 ML

Date 8 ao(it 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO PO15

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O13
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O14

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIES DB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P023
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIES DB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P014
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P024
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB

Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O16
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO17

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P025
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14)6 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O17
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)6 /PARTIESDB

Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14)6 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

112/
203




AMIANTE

ZPSO P0O15
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14J7/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P022
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14J7/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit)

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O13
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB

Fenetres / Joint exterieur (petit)

Matériaux Petit joint exterieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O14

Piece NIVEAUR+4 - RH14J8/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros)

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone
Matériaux Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P023
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14J8/PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O18
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie basse

Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O19

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO18

Piece NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P021
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14A1/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute interieur

Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2 /PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2 /PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2 /PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2 /PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P020
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)6 /PARTIECH

Porte fenetre partie interieur / Joint interieur

Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAUR+4 - RH14)6 /PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14J6 /PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14J)7/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P019
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie haute

Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O18

Piece NIVEAUR+4 - RH14J7/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14J8/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH14J8/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O18
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)8/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie basse

Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14J8/PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P030

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Ensemble de mastic

Matériaux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Présence d'amiante

ZPSO PO31

Piece NIVEAUR+4 - RH14A2/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P032

Piece NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux Mastic ( petit) 4 ML

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P033
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)7/PARTIESDB

Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P030

Piece NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux Mastic ( petit) 4 ML

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P0O31

Piece NIVEAUR+4 - RH1496/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P030

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux Mastic ( petit) 4 ML

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P0O31

Piece NIVEAUR+4 - RH1498/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux Mastic (gros) 4 ML

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O15
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Matériaux Joint interieur (petit), Joint interieur (petit)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14J9/SDB

Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur , Petit joint exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB

Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur ), Gros joint (partie interieur )
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB

Localisation Fenetres joint exterieur (gros)

Matériaux Joint exterieur (gros), Joint exterieur (gros)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB

Localisation Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P022
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14J9/SDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14)9/SDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14J9/CH

Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P019
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)9/CH

Porte fenetre / joint exterieur partie haute

Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O18

Piece NIVEAUR+4 - RH14J9/CH

Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14J9/CH

Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)

Matériaux Joint interieur (petit), Joint interieur (petit)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)

Matériaux Petit joint exterieur , Petit joint exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P014
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB

Fenetres / Joint interieur (gros)

Matériaux Gros joint (partie interieur ), Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)
Matériaux Joint exterieur (gros), Joint exterieur (gros)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIES DB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P024
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB

Caisson / Platre

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14K1 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO15

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit), Joint interieur (petit)
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO13

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur , Petit joint exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur ), Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O16
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB

Fenetres joint exterieur (gros)

Matériaux Joint exterieur (gros), Joint exterieur (gros)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O17

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIES DB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIES DB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P025
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O15

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (petit)
Matériaux Joint interieur (petit), Joint interieur (petit)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur , Petit joint exterieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur ), Gros joint (partie interieur )
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)

Matériaux Joint exterieur (gros), Joint exterieur (gros)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O17
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIES DB

Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P022

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIES DB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant
Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O15
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIES DB

Fenetres / Joint interieur (petit)

Matériaux Joint interieur (petit), Joint interieur (petit)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O13

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint exterieur (petit)
Matériaux Petit joint exterieur , Petit joint exterieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P014

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIES DB
Localisation Fenetres / Joint interieur (gros)
Matériaux Gros joint (partie interieur ), Gros joint (partie interieur )
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O16

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Fenetres joint exterieur (gros)

Matériaux Joint exterieur (gros), Joint exterieur (gros)
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P017

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Fenetres / Joint silicone

Matériaux Joint silicone , Joint silicone

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P022
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIES DB

Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Patch bitumineux , Patch bitumineux
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P024

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIES DB
Localisation Caisson / Platre

Matériaux Platre , Platre

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Caisson / Volet roulant

Matériaux Platre , Platre

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14K 1/ PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P019
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K 1/ PARTIECH

Porte fenetre / joint exterieur partie haute

Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O18

Piece NIVEAUR+4 - RH14K 1/ PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14K 1/ PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2/PARTIECH

Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2/PARTIECH

Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O18
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K2/PARTIECH

Porte fenetre / Joint exterieur partie basse

Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2/PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O19

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO18

Piece NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P021
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K3/PARTIECH

Porte fenetres / Joint partie haute interieur

Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIECH
Localisation Porte fenetre partie interieur / Joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / joint exterieur partie haute
Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O18

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIECH
Localisation Porte fenetre / Joint exterieur partie basse
Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIECH
Localisation Porte fenetres / Joint partie haute interieur
Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P034
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14)8PartieSDB

Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P035

Piece NIVEAUR+4 - RH14)8PartieSDB
Localisation Ensembles de mastic
Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P036

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 ao(it 2022

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P037

Piece NIVEAUR+4 - RH14K2 /PARTIES DB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P039

Piece NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIESDB
Localisation Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P038
Piece

Localisation

NIVEAUR+4 - RH14K4/PARTIES DB

Ensembles de mastic

Matériaux

Date 8 aolt 2022

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P0O18

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T3 (fenetre )
Localisation Fenetre / Joint exterieur
Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T3 (fenetre )
Localisation Fenetre / joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T4 (fenetre )
Localisation Fenetre / Joint exterieur
Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T4 (fenetre )
Localisation Fenetre / joint interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O18
Piece

Localisation

NIVEAU R + 4 - RH14T5 (fenetre )

Fenetre / Joint exterieur

Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T5 (fenetre )
Localisation Fenetre / joint interieur

Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAU R + 4 - RH14S9 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint Haut

Matériaux Joint interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14S9 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre Joint bas interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAU R + 4 - RH14S9 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint bas

Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P019
Piece

Localisation

NIVEAU R + 4 - RH14S9 (porte fenetres)

Porte fenetre / Joint haut exterieur

Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T2 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint Haut

Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T2 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre Joint bas interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T2 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint bas

Matériaux Joint Noir

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T2 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / Joint haut exterieur
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

139/
203




AMIANTE

ZPSO P021
Piece

Localisation

NIVEAU R + 4 - RH14T6 (porte fenetres)

Porte fenetre / joint Haut

Matériaux Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T6 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre Joint bas interieur
Matériaux Joint Noir interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T6 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint bas

Matériaux Joint Noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T6 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / Joint haut exterieur
Matériaux Joint exterieur partie haute

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P021

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T7 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint Haut

Matériaux Joint interieur , Joint interieur

Date 8 aolt 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

140/
203




AMIANTE

ZPSO P020
Piece

Localisation

NIVEAU R + 4 - RH14T7 (porte fenetres)

Porte fenetre Joint bas interieur

Matériaux Joint Noir interieur , Joint Noir interieur
Date 8 ao(t 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO18

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T7 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / joint bas

Matériaux Joint Noir , Joint Noir

Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece NIVEAU R + 4 - RH14T7 (porte fenetres)
Localisation Porte fenetre / Joint haut exterieur
Matériaux Joint exterieur partie haute , Joint exterieur partie haute
Date 8 ao(it 2022

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

A\\[243] Croquis

Planche de repérage usuel 1/10
NIVEAUR+7
Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA
Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

iI¥Al] Liste des élements - Planche de repérage usuel - NIVEAUR+7

Prélevements

P001 RH17Q4 Plenum / plafond
Béton

P004 RH17Q4 Fenetre / silicone
beige
Joint silicone

P007 RH 17Q0/BUREAU Portes
fenetres / Partie superieur
Joint noir interieur

P010 RH17QO/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre Partie superieur/
Joint silicone
Joint silicone

P026 RH17Q8/BUREAU( partie
caisson volet roulant)
Caisson volet roulant (
plafond)

Colle jaune

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

P002 RH17Q4 Fenetre / Mastic
interieur noir
Mastic interieur noir

P0O05 RH 17Q0/BUREAU Portes
fenetres / Joint interieur bas
Joint noir

PO08 RH 17Q0/BUREAU Portes
fenetres / partie superieur
Joint noir exterieur

P011 RH17QO/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre / Joint noir exterieur
Joint noir exterieur

P027 RH17Q8/BUREAU( partie
caisson volet roulant ) Mur/
Coté brique
Platre

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

P003 RH17Q4 Fenetre / Mastic
exterieur noir
Mastci exterieur noir

P006 RH 17Q0/BUREAU Portes
fenetres / Joint exterieur bas
Joint noir

P0O09 RH 17Q0/BUREAU Portes
fenetres / partie superieur
silicone ext
Joint silicone

P012 RH17QO0/PARTIESALLEDEBAIN
Fenetre / partie superieur
interieur
Joint noir
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Planche de repérage usuel
NIVEAUR+7

2/10

Référence

AMITRAV-D8756880-2201-V3

Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Planche de repérage usuel 3/10
NIVEAUR+7
Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Planche de
NIVEAUR+7

repérage usuel

4/10

Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4

Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Planche de repérage usuel

NIVEAUR+7

5/10

Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3

Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Planche de repérage usuel 6/10
NIVEAUR+7
Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

()] Liste des élements - Planche de repérage usuel - NIVEAUR+7

Prélevements
P028 RH171B /Salle d'eau Joint RH171B /Salle d'eau Joint
interieur Petit mastic interieur

Gros mastic interieur

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S. 149 /
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 2 03

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834



AMIANTE

Planche de repérage usuel 7/10
NIVEAUR+4
Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA
Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE
Légende
. Mastic ( pefit) . Mastic (gros)
P020 4352,
P19 2|. E‘j'd:ﬁ"
CH 43821 CH.4372L i
PO21 e
Ensembles de mastics Contenant de | 'amiante partie SALLE DE BAIN
I = N
PO32 \; t
P024 P033

PO14 potls  POT7

PO31

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

/iNl Liste des élements - Planche de repérage usuel - NIVEAUR+4

Prélévements
P013 RH1496/PARTIESDB Fenetres / P014 RH1496/PARTIESDB Fenetres / P015 RH1496/PARTIESDB Fenetres /
Joint exterieur (petit) Joint interieur (gros) Joint interieur (petit)
Petit joint exterieur Gros joint (partie interieur ) Joint interieur (petit)
P016 RH1496/PARTIESDB Fenetres PO017 RH1496/PARTIESDB Fenetres / PO18 RH1496/PARTIECH Porte
joint exterieur (gros) Joint silicone fenetre / Joint exterieur partie
Joint exterieur (gros) Joint silicone basse
Joint Noir
P019 RH1496/PARTIECH Porte P020 RH1496/PARTIECH Porte P021 RH1496/PARTIECH Porte
fenetre / joint exterieur partie fenetre partie interieur/ Joint fenetres / Joint partie haute
haute interieur interieur
Joint exterieur partie haute Joint Noir interieur Joint interieur
P022 RH1496/PARTIESDB Caisson/ P023 RH1496/PARTIESDB Caisson/ P024 RH1496/PARTIESDB Caisson /
Volet roulant Volet roulant Platre
Patch bitumineux Patch bitumineux Platre
P025 RH1496/PARTIESDB Caisson / RH14A1/PARTIESDB RH14A1/PARTIESDB
Volet roulant Ensembles de mastic Ensembles de mastic
Platre Mastic ( petit) Mastic (gros)
RH14)6 /PARTIESDB RH14)6 /PARTIESDB
Ensembles de mastic Ensembles de mastic
Mastic ( petit) Mastic (gros)
DEKRA Industrial SAS, 151/
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 203
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834



Planche de repérage usuel 8/10
NIVEAUR+4

Référence

AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

t:7850] Liste des élements - Planche de repérage usuel - NIVEAUR+4

Prélevements

RH14)9/SDB Ensembles de
mastic

Mastic (petits)

RH14K1 /PARTIESDB
Ensembles de mastics
Mastic (gros)

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

RH14)9/SDB Ensembles de
mastic

Mastic (gros)
RH14K3/PARTIESDB
Ensembles de mastic
Mastic(petits)

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

RH14K1 /PARTIESDB
Ensembles de mastic
Mastic(petit)

RH14K3/PARTIESDB
Ensembles de mastic
Mastic (gros)
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Planche de repérage usuel

NIVEAUR + 4

9/10

Référence

AMITRAV-D8756880-2201-V3

Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

AMIANTE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Planche de repérage usuel 10/10
NIVEAUR + 4

Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE
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Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3 155 /

DEKRA Industrial S.A.S.
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AMIANTE

PV d'analyses

PV_-_POO1_N.pdf

D DEKRA (@) ztmmm cofruc

DEKRA Prélevements & Analyses

Sige social - 19 rue Stuart Mill - Parc ductivité de DEKRA INDUSTRIAL
S w i e 1 360000 MIDI PYRENEES
SIRET : 8343-06'."9? 00012 - Code APE : 71208 IMMEUBLE AUHEL'EN
N° Introcomammasoniee : FR 12434306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) dpt.commerclomr frhdckea.con 31037 TOULOUSE CEDEX 1
D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
1 ava du pr.lean Pouthes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0

31300 Toulousa Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de l'aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297260

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Mickagl HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : P01 Date de prélévement : 20004722
Description de I'échantillon : Béton
Localisation : Nivean R+7, RH17 Q4, Plenum/Plafond

ANALYSE(S) *

Statut de 'échantillon : Conforme, échantillon apte a la préparation.

Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide etfou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 béton dur gris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 % ).

Validé le 27/04/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iamralﬂ%\

Lisceréditation du Cafrac atteste de s compétence technique dua lahorataire poar les aciivités couvertes par Iscerndditation et da ban fun systéme de de 1a qualité sdapié. Les résulials ne s
Fapporient qu'amix ohicts soumis i Fessa, La reproduction du rappon mest aulorisée que sous sa formne intégrale. Seiske la version du rappon d'cssai faisant foi o3t celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevements & Analyses.

Page 1/12
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S. 156 /
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834



AMIANTE

PV_-_P002_N.pdf

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

A l'attent

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

ion de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297262
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : P002 Date de prélévement : 20/04/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

Mastic intérieur noir

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaqu

Nivean R+7, RH17 Q4, fenétre / Mastic intérieur noir

e chimique suivant la méthode de préparation interne

LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

% massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 27/04/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

A l'attent

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

ion de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297263
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : P003 Date de prélévement : 20/04/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

Mastic extérieur noir

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaqu

Niveau R+7, RH17 Q4, fenétre / Mastic extérieur noir

e chimique suivant la méthode de préparation interne

LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

% massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 27/04/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297264
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA
Réceptionné par : Mickaél HANKARE
Référence de I'échantillon : PO0O4

Description de I'échantillon : Joint silicone

Localisation :

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Transporté par : THT
Le: 25/04/22
Date de prélévement : 20/04/22

Niveau R+7, RH17 Q4, fenétre / silicone beige

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 27/04/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA
Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses

Sidge social : 19 rue Stuart Mill - Parc diactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital dc | 360 000€ MIDI PYRENEES

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

31400 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297245
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : P005 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint noir

Localisation : Nivean R+7, RH17 Q0 / BUREAU , Portes fenétres / Joint intérieur bas

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22

Par :

DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.

Page 5/12

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

160 /
203




AMIANTE

PV_-_P006_N.pdf

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses

Sidge social : 19 rue Stuart Mill - Parc diactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital dc | 360 000€ MIDI PYRENEES

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

31400 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297267
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : PO06 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint noir

Localisation : Nivean R+7, RH17 QO /BUREAU , Portes fenétres / Joint extérieur bas

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22

Par :

DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses

Sidge social : 19 rue Stuart Mill - Parc diactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital dc | 360 000€ MIDI PYRENEES

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

31400 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297270
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : POO7 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint noir intérieur

Localisation : Niveau R+7, RH17 Q0 /BUREAU , Portes fenétres / Partie supérieure

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22

Par :

DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses

Sidge social : 19 rue Stuart Mill - Parc diactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital dc | 360 000€ MIDI PYRENEES

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

31400 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297273
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : POO8 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint noir extérieur

Localisation : Niveau R+7, RH17 Q0 /BUREAU , Portes fenétres / Partie supérieure

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22

Par :

DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses
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SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
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D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes

31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297275

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : PO09 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint silicone

Localisation :

Niveau R+7, RH17 Q0 /BUREAU , Portes fenétres / Partie supérieure silicone ext

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati
Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

Prélevements & Analyses.

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
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DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797

N Intracommunau

taire - FR 12834306797

dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes

31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297276
DONNEES CLIENT

Prélevé par :

Réceptionné par :

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Référence de I'échantillon : PO10O
Description de I'échantillon : Joint silicone
Localisation :

Transporté par :

Le:
Date de prélévement :

TNT
25/04/22
20004/22

Nivean R+7, RH17 Q0 /PARTIE SALLE DE BAIN , Fenétre partie supérieure / Joint silicone

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

Prélevements & Analyses.

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
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SAS au capital de 1 360 000 €
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dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297278
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon :
Description de I'échantillon :
Localisation :

Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
POI11 Date de prélévement : 20/04/22

Joint noir extérieur

Niveau R+7, RH17 Q0 / PARTIE SALLE DE BAIN , Fenétre / Joint noir extérieur

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati
Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Validé le 27/04/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

Prélevements & Analyses.

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
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1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1394199 Révision 0

41300 Joulouse Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1297280

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 25/04/22
Référence de I'échantillon : POI12 Date de prélévement : 20/04/22
Description de I'échantillon : Joint noir
Localisation : Niveau R+7, RH17 Q0 /PARTIE SALLE DE BAIN , Fenétre / partie supérieure intérieure

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne

LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 27/04/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 27/04/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA

Prébevements & Analyses.
Page 12/ 12

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

167 /
203




AMIANTE

R 22222.pdf 1/15

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306036
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :

Référence de I'échantillon : PO13

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Transporté par : THT
Le: 09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

petit joint extérieur

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, fenétres / joint extérieur (petit)

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA / Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.

Page 1/15

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

168 /
203




AMIANTE

R 22222.pdf 2/15

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306038
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon : PO14
Description de I'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) #

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Transporté par : THT
Le: 09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

gros joint (partie intérieure)
niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, fenétres / joint intérieur (gros)

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple beige MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306041
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :

Référence de I'échantillon : PO15

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Transporté par : THT
Le: 09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

joint intérieur (petit)

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, fenétres / joint intérieur (petit)

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint dur beige MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
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dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306043
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :

Référence de I'échantillon : PO16

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Transporté par : THT
Le: 09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

joint extérieur (gros)

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, fenétres / joint extérieur (gros)

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint dur beige MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306045
DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon : PO17
Description de I'échantillon : joint silicone
Localisation :
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Mickaél HANKARE Le:

Transporté par : THT
09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, fenétres / joint silicone

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA / Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple gris o “ A
Couche 2 peinture dure blanche MED I G Mo detecy
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure a notre limite de détection qui est de 0,1

% massique (intervalle de confiance 3 95 %).

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iuboru%\

et du bon

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.

Page 5/ 15

Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

172/
203




AMIANTE

R 22222.pdf 6/15

D DEKRA

prilévemants
& anolyses

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes

31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYR

ENEES
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Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306046

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : POI8 Date de prélévement : 04/05/22
Description de I'échantillon : joint noir

Localisation :

niveau R+4, RH 14 96/ partie CH,porte fenétres / joint extérieur partie basse

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Nbre d'échantillonis) : 15

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306047
DONNEES CLIENT

Prélevé par :

Réceptionné par :

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Référence de I'échantillon : PO19

Description de I'échantillon :

Localisation :

Transporté par :

Le:
Date de prélévement :

joint extérieur partie haute

TNT
09/05/22
04/05/22

niveau R+4, RH 14 96/ partie CH, porte fenétres / joint extérieur partie haute

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati
Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

Prélevements & Analyses.

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
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29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306048
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon :
Description de I'échantillon :
Localisation :

Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
P020 Date de prélévement : 04/05/22

joint noir intérieur
niveau R+4, RH 14 96/ partie SDB, porte fenétres / partie intérieur/ joint intérieur

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306050
DONNEES CLIENT

Prélevé par :

Réceptionné par :

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Référence de I'échantillon : PO21
Description de I'échantillon : joint intérieur
Localisation :

Transporté par :

Le:
Date de prélévement :

TNT
09/05/22
04/05/22

niveau R+4, RH 14 96/ partie CH, porte fenétres / joint partie haute intérieur

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati
Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

Prélevements & Analyses.

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
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Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306051
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : PO22 Date de prélévement : 04/05/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

patch bitumineux

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

niveau R+4, RH 14 96 / partie SDB, caisson/ volet roulant

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

% massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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on de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0
Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306055
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : P023 Date de prélévement : 04/05/22

Description de I'échantillon :
Localisation :

patch bitumineux

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

niveau R+4, RH 14 96 / partie SDB, caisson/ volet roulant

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic souple noir MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

% massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306056
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : P024 Date de prélévement : 04/05/22
Description de I'échantillon : plitre

Localisation : niveau R+4, RH 14 96 / partie SDB, caisson/ platre

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 pliitre dur blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 1 360 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

D8756880-2201

1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYRENEES

IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306058
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon : P025
Description de I'échantillon : platre
Localisation :

ANALYSE(S) #

Arnaud DE ALMEIDA
Mickaél HANKARE

Transporté par : THT
Le: 09/05/22
Date de prélévement : 04/05/22

niveau R+4, RH 14 96 / partie SDB, caisson/ volet roulant

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 pliitre dur blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

ditation et du bon

fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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D DEKRA (@)t

*]ugtLl.(:I:ll.ll"\R]S‘\J;é‘;;s.:ggilti\[:}ﬁ{; dé:gtg'sité de DEKRA INDUSTRIAL
imoges Sud Orange -
mer Lomm i ome LA AURELIEN
N° Intrscommanantaire - FR 12634306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) APSCIINGR N 31037 TOULOUSE CEDEX 1
DB756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

41300 Joulouse Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306060

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : P026 Date de prélévement : 04/05/22
Description de I'échantillon : colle jaune
Localisation : niveau R+7, RH 17 Q 8 bureau ( partie caisson volet) caisson volet roulant(plafond)

Remarques :  Pas d'amiante détecté papier MOLP / FWI
ANALYSE(S) *
Statut de 1'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 13/05/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles| damiante détectée
lues
Couche 1 papier ﬁbrcux marron MET 3 2 Non détecié
Couche 2 colle souple jaune
Couches indissociables : 1&2
Muotif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches,
Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0.1 % massique (intervalle de confiance & 95 % ).
Validé le 13/05/22
Par DPA/Florian WIESMANN
Chef d'équipe Iabﬂralﬂﬂ{&\
L'accréditation du Cofrac attesiz de la compétence iechnique du lshoratnire poar les aciivisés couvertes par [ Jitation et du ban Tun sysiéme de de la qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prébevements & Analyses.
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélevements & Analyses
Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
-L;AS ET ¢ilpil:| de 1 360 000 € MID' PYR
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS ; Limoges 834 306 797
N Intracommunautaire : FR 12834306797
dpacommerciaux.fr@ dekra.com

DEKRA INDUSTRIAL

ENEES

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

D8756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
3 e ou prenen Boulhes Rapport d'essai N° 1403861 Révision 0

31400 Toulouse

Nbre d'échantillonis) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306063
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Mickaél HANKARE Le: 09/05/22
Référence de I'échantillon : P027 Date de prélévement : 04/05/22
Description de I'échantillon : platre

Localisation : niveau R+7, RH 17 Q 8 bureau ( partie caisson volet), mur / cté brique

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse : ~ 12/05/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 pliitre dur blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par laccréditati

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses

Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES

SAS au capital de 1 360 000 €

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208

RCS ; Limoges 834 306 797

N Intracommunautaire : FR 12834306797

dpacommerciaux.fr@ dekra.com
Da756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYR

ENEES

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA
Rapport d'essai N° 1403898 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 2

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306068
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon :
Description de I'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) #

Mickaél HANKARE
PO28

Gros mastic intérieur

NIVEAU R+7, RH 1 7 1 B/ Salle d'eau, Joint intérieur

Transporté par :
Le:
Date de prélévement :

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

TNT
10/05/22
04/05/22

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA / Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 joint dur jaune MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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DEKRA Prélevements & Analyses

Siige social : 19 rue Swart Mill - Pare dactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES

SAS au capital de 1 360 000 €

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208

RCS ; Limoges 834 306 797

N Intracommunautaire : FR 12834306797

dpacommerciaux.fr@ dekra.com
Da756880-2201
1 ave du pr Jean Poulhes
31400 Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL

MIDI PYR

ENEES

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA
Rapport d'essai N° 1403898 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 2

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1306069
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon :
Description de I'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) #

Mickaél HANKARE
P029

Petit mastic intérieur

Transporté par :
Le:
Date de prélévement :

NIVEAUR4+7, RH 1 7 1 B/ Salle d'eau, Joint

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

TNT
10/05/22
04/05/22

Licu d'analyse :  Colomiers
Date d'analyse :  13/05/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic souple jaune MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par |

Validé le 13/05/22

Par DPA/Florian WIESMANN

Chef d'équipe Iaboralﬂ%\

et du bon

fun sysiéme de

de Ia qualité adapté. Les résublats ne se

Fapponent quais ohjets souniis i Fessai, La reproduction du rappon mest sutorisée que sous sa formse intégrale. Sewle la version du rappon d'essai faisant foi est celle se srouvant sur be serveur de résuliats de DEKRA

Prélevements & Analyses.
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N® Inracommanauaire : FR 12634306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) “puistemncoroni. Ml con 31037 TOULOUSE CEDEX 1
DE756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1420347 Révision 0

41300 Joulouse Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321116

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : PO30 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (petit)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 Al / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 matériau pulvérulent aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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DE756880-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
1 ava du pr.lean Poulhes Rapport d'essai N° 1420347 Révision 0

41300 Joulouse Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321118

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P031 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (gros)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 Al / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321119

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P032 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (petit)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 J6 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N7 1321120

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P033 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic ( gros )
Localisation : niveau R + 4, RH 14 J6 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321124

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P034 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (petit)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 19 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321126

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P035 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic ( gros )
Localisation : niveau R + 4, RH 14 19 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N7 1321128

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P036 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (petit)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 K1 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321125

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P0O37 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic ( gros )
Localisation : niveau R + 4, RH 14 K1 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321129

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P038 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic (petit)
Localisation : niveau R + 4, RH 14 K3 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélevensents & Analyses.
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RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de aceréditation.

ECHANTILLON N° 1321130

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Arnaud DE ALMEIDA Transporté par : THT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 08/06/22
Référence de I'échantillon : P039 Date de prélévement : 03/06/22
Description de I'échantillon : mastic ( gros )
Localisation : niveau R + 4, RH 14 K3 / partie SDB, ensembles de mastic

ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Licu d'analyse : ~ Colomiers
Date d'analyse :  13/06/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur aris MET 1 2 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inféricure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 13/06/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

-

Lisccréditation du Cofrac atteste de la compésence technique du laborataire pour les activisés couvertes par Iaceréditation et du ban foncti fun sysiéme de de Ia qualité adapté. Les résublats ne se
Fappartent qu'smix objels soumis i lessai, La roproduction di rappont est sulorisée que sous sa fornse intégrale. Sewde la version du rappon d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA

Prébevements & Analyses.
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AMIANTE

AVIN94" Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
I’'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29- 5 du code de la santé
publique. La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information
des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
I’amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations
générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et
de ses conditions d’occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I’amiante Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les
variétés d’'amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour I’lhomme. Elles sont a I'origine de
cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les
poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent
également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide
dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas
d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré
dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple
percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B
de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités
sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au
maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux
situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les
entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux et produits contenant de I’amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions
prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur I’enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles
sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
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AMIANTE

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

- pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

- travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussieres peut étre limitée par
humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque
électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements
adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
I’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la
zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux
conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-
a- dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets
produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont
conditionnés et traités de maniere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure
de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les
professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitét que possible, des que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est
interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers
les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets Les matériaux contenant de I’amiante ainsi que les équipements de protection
(combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction
de leur nature, plusieurs filieres d’'élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté
doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante Les informations
relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante
peuvent étre obtenues aupres :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I’environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I’environnement et de I’énergie en lle-de- France) ou de la direction de I’environnement, de
I’'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I’environnement. Le propriétaire recevra
I’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu
un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d'élimination des déchets. Par exception, le
bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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Certificat de qualification

CERTIFIC

C O :M.P-E T E N G EVS

- - r
certifié
DEKRA Certification certifie que Monsieur

Arnaud DE ALMEIDA

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3122 pour : 4
Constat de risque d'axposition au plomb du 30/06/2021 au 29!06!2028

Arriti du 2 pillet
Farrité du 25 mars 2019

Arritih du 2 jaillet 2018 disfinisaant los critbres. oo
Farrieé du 25 mars 2019

wﬂlﬁmﬂﬂw.
Etat relatif 3 la presence de termites{anm Métrc ﬁﬂzﬁh?néi
Farrété du 25 mars 2019

Ces compétences népondent alx exigs de comg défries

1umﬂummdmﬂmum

Accréditation n” 4-0081

Yvan MAINGUY Portée disponible

Directeur Général sur wiww.cofrac.fr

Le Plessis-Robinson, le 09/07/2021

Le non-respect des clauses conlracluelles peutl rendre ce certifical invalide

DEKRA Certification SAS — www.dekra-certification.fr

Immeuble La Boursidiére - Porte | - Rue de la Boursidiére - 92350 Le Plessis-Robinson — France
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Attestations d'assurance et sur I'honneur

Xk Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2022
« Diagnostics Amiante »

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408
927, succursale francaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St.
Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrdlée par la Central
Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

DEKRA Industrial SAS
P.ALimoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308
87008 LIMOGES Cedex

a souscrit le contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n® FRO0019980LI auprés de notre société et
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers dans le cadre de ses activités garanties au titre
de ce contrat.

Les activités garanties par ces contrats sont notamment les suivantes :

Mission « Diagnostics de présence d'amiante dans les batiments, assistance technique amiante, mesures
d'empoussiérement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage », Conseils et accompagnement
Amiante, Stratégies de Prélévements, Prélévements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports

d’analyse, Surveillance de l'air sur le lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier

Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont les suivantes :

Dommages Immatériels Non Consécutifs : 4 000 000 Euros par sinistre et par année d'assurance
Il est précisé que les montants de garanties :

* Forment la limite des engagements de |'Assureur pour I'ensemble des réclamations imputables au méme fait
dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,

* Constituent, lorsque la précision en est faite, I'engagement maximum de 'Assureur pour toutes les réclamations
formulées au cours d'une méme année d'assurance,

+ S'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.
Validité de cette attestation:

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager |'Assureur au-dela des termes et limites du contrat auquel
elle se référe, cesse pour les risques situés a |'étranger dés lors que l'assurance de ceux-ci ne peut étre souscrite
conformément a la législation locale qu'auprés d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

Cette attestation est valable du 1* janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation de la police en cours d'année d'assurance, pour les cas prévus par le Code des Assurances

ou par le Contrat.
| X" Insurance
E L ‘I Fait & Paris, le 13 janvier 2022
s W\
e i AR 22 5 DA Ciomie

L Insurance Company SE, 61 rue Metislav Rostropovitch T5007 Paris, France - Telephone: +33 1 56 52 50 00 axaxicom

XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée & St. Stephen’s Green, Dublin 2, DO2 VK30, Idande sous. le nurnéno 641686, compagnie
d'assurance autorisée et contrilée par la Central Bank of ireland (www.centralbank.e). XL Insurance Company SE, Succursale frangaise : 61 rse Mstislav Rostropositch TS01T Paris, France,
enregistrée au RCS de Paris sous ie numno 419 408 927, Directors: B.R.P.Joseph (UK], X.Veyry (FR] , P. Wilson (UK}, D. Palici-Chehab {FR), . O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FRj
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XL Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le
numéro 419 408 927, succursale frangaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259
156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie
d’assurance autorisée et contrélée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

DEKRA Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill
C570308- 87008
LIMOGES Cedex

a souscrit auprés de notre Société un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° FRO0019980LI
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre de ce contrat.

Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

Bureau de contrdle, contrdleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la
prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de |'assistance, de la maintenance,
comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises,
analyses, diagnostics, enquétes, constats, contrdles, vérifications, formation, information, y
compris les diagnostics et contrdles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens
meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les
remontées mécaniques, les systémes de sécurité incendie, les navires notamment pour la
délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur I'environnement.

Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélévements, Prélévements et
Analyses de tout type de matériauy, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de |'air sur le
lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

Formation, information, animation, assistance & destination du personnel des entreprises dans les
domaines suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de
prévention, audit de conformité du patrimoine béti, coordination sécurité-santé, mines et
carriéres.

Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé
de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité a 'air de I'enveloppe des batiments et des
réseaux aérauliques.

Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants: slreté de fonctionnement
d’équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production
et maintenance.

Etudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financiéres aux
maitres d’ouvrages dans les domaines liés a 'environnement (eau, air, sol, déchets).

Missions d'assistance a maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose
selon les articles 5 et 6 de I'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.

Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels
pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics
et privés.

Soutien au développement de I'activité de contrdle des appareils de radiographie des cabinets
dentaires.

A Pexclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d’ceuvre, sauf celles trés
occasionnelles, et sauf celles de maitrise d'ceuvre et de bureau d'études techniques pour la
réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissement desservant des batiments dans le
domaine de l'industrie et des collectivités locales et celles de maitrise d'ceuvre en installations
thermiques et climatiques.

A l'exclusion de toutes activités ou dommages liés a la présence d'amiante.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com
AL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 BTS euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 VK30, Irlande sous e numdro 641685, compagnie d'assurance autorisée et
contrélée par la Central Bartk af Ireland (wwew.centralbani ie). XL Insurance Company SE, Suceursale francaise : 61 rue Mstislav Rostropevitch 75017 Paris, France, enregistrée au ACS de Paris sous le numérs

419 408 227,

Administratewrs: P.R.Bradbrook (LK), J.R.Harris [UK), BR.P_loseph (UK), Y. Slattery, P. Wilsan (LK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne
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MONTANT DES GARANTIES

AMIANTE

X% Insurance

. RESPONSABILITE CIVILE NON IMPUTABLE AUX « FOURNITURES »
(RESPONSABILITE CIVILE GENERALE)
15.000.000 euros par sinistre dont :

Pour I'ensemble des
dommages

L]

atteintes a l'environnement : 1.525.000 euros par
sinistre et année d'assurance, c¢e montant
comprenant également les dommages matériels et
immatériels

pour Il'ensemble des dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non consécutifs
15.000.000 euros par sinistre dont 1.525.000 euros
par sinistre pour les dommages immatériels non
consécutif

Faute inexcusable de 'Employeur en France ;: 7 500 000
Euros pour I'ensemble des sinistres imputables a une
méme année d'assurance.

+  RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « FOURNITURES » RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE

Pour I'ensemble des
dommages

15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont :

6.000.000 euros par sinistre at année d'assurance pour
l'ensemble des dommages suivants : dommages
immatériels non consécutifs et dommages de méme
nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du
Code civil et dont sont responsables le maitre
d'eeuvre et le bureau d'études techniques réputés
constructeurs (en application de I'article 1792-1 1° du
lcode civil ) ou le contréleur technique (tel que défini a
l'article L111-23 du Code de la construction et de
I'habitation) pour les ouvrages listés a l'Article L243-
1-1 du Code des assurances.

Territorialité : Monde entier sauf USA-Canada

Il est précisé que les montants de garanties :

e Forment la limite des engagements de I'Assureur pour I'ensemble des réclamations imputables au méme
fait dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,

e Constituent, lorsque la précision en est faite, 'engagement maximum de |'Assureur pour toutes les
réclamations formulées au cours d'une méme année d'assurance,

* S'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.

Cette attestation est valable du 1* janwier 2022 au 31 décembre 2022 inclus sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation du contrat, en cours d'année d’assurance, pour les cas prévus par le Code des Assurances

ou par le contrat.

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager |'Assureur au-dela des limites du contrat auquel elle se
référe, cesse pour les risques situés a ['étranger dés lors que l'assurance de ces derniers ne peut étre souscrite
conformément a la législation locale qu'auprés d'assureurs agréés dans la nation considérée.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axax ¥ IMSuRANcE com

contrilée par la Central Bank of ineland {www.centralbank.ie), XL Insurance Company SE, Succursale frangaise : 61 rue Mstislav Rostropavitch TS01T P RCS Pasgs 419408 T,

Fait & Paris, le 13 janvier 2022

A

SUCCURSALE FRANG) L

XL Insurance

WL Insurance Company SE, une sockété européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée § 5¢. Stephen's Green, Dublin 2, D02 VK30, Irlande s0us gy pug weTrsLA: ;rmw
PHEN'S GREEN = DUBLIN MI

419 408 927.

SKGE SO0 8 5T STE

el S NTEE PAR XL CATUIN SERVICES SE (ORJAS §° L)

Administratewrs: P.R.Bradbrook (UK), LR Harris [UK), BR.P_Joseph [UK], ¥.5lattery, P. Wilson (LK), D. Palici-Chehab (FRY, J. O'Reill, H. Browne:
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DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

D DEKRA

| ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société DEKRA France inscrite sous le
numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre laquelle est Présid de la Société DEKRA Industrial, Société par actions
simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siége social 8 LIMOGES (87000) - Parc d’activité de Limoges Sud Orange,
19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur 'honneur que :

La sociét¢ DEKRA Industrial susvisée pour I'établissement des rapports et constats définis aux 1° a 4°, 6° et 7° de I’article L
271-4 ainsi qu’a P'article L 126-26 du code de la construction et de I’habitation, est en situation réguliére au regard de D’article L
271-6 du méme code et qu’elle:

e dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,

e cmploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organismec accrédité dans le domaine de la
construction, conformément & I’article R271-1 du code de la construction t de I’habitation,

e est souscripteur d’une assurance permettant de couvrir des conséquences d’un nent de sa responsabilité en raison
de ses interventions, selon les modalités de I’article R271-2 du code de la construction et de I’habitation,

e n’a aucun lien de nature & compromettre I’indépendance et I'impartialité de I’auteur (ou des auteurs) des rapports qui
seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur
les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 03 janvier 2022 Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial

Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France

La Présidente
Référence: AMITRAV-D8756880-2201-V3 2 0 1 /
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 203

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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I\ Autres documents

CHU.pdf

- L] =

Hipitaux de Toulouse

- (] El
FORMULAIRE Page 2°1 sur

Parrimoine lmmobilicr ot Services Technigues
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE | (ndexation : FO ACT1 065-2
avant miervention/ travaux Dse dapplication : 03/310
En ben avec la mmhn

ce formulaire est i ::nqsk-tcr pour foumir tous k:‘ éléments necessaires au chi ffmm du u.’mn de repérage
de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont |8 INTA est consulté ot n'apporte pas d'informanon sur le caractire amanté des
marénausx, équipements ¢t marénels.

1= Compléter les élé i-dessous :

F Sate : RANGUEIL
Idenuficanon précise - Banement : H1
du local /heu i vénfier - Etage/aile : R+4 et R+7
- N® piéce ou lieu : R+4 UF1, R+4 UF2 &t R+7 UF3

Caode Opération ou bon GMAO | k2219 |

Surface (en ') impaciic

3 ; jrooer |
par MNntervennon

(Contrscraclioment ; déas max 10 jous)

Demande URGENTE " o
(oorus 488) ? ou g NON [
Date max. d'intervention
souhaitée 10/ 2022

TTeavaus provis
- Remplacoment des menumsones culdrounos de Nomomble des
bocaun madsguads suf bes plans
Remplacomaont des cofines die volets moabans

Pinmétre et
programme des travaux précis

DO A cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive
de lenveloppe (Parois verticales intériewres ef enduits / Plafonds et

Sowx plafonds | Revétements de sol et de murs | Conduwits, canalisations et
A i)

donncur d"oedre : Chardote DESCAZAUX
Contact ; nom, prénom Tel : 07T T5 11 81 04

+ N° de réléphone i 10 chiffres | Acee cur : Chardote DESCAZAUX

Tl : 007 75 11 81 04 |

- Ce formulare diment complete

P & f - Plan de stuanon (cf. page survante : s autre ste I'mouter)
- Plan de masse
= Photos
1- Sociéié AC Environnement ;

shulac- covironnament.com
Si besown, insedocuteur AC Environnement ; M. Florent Keller 06 60 58 95 04

2- Dans le cas o0 AC Emaronnement ne garantit pas le déla souhasté, possibilité de solbiciter la
Société DEKRA ; pulliume salafial dekra com, nathabe moncefgdekna com

Sl v b st G e
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Planche de repérage usuel 1/10

NIVEAUR+7
Référence [ AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA > DEKRA

by DEKRA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Préléevements

P001 RH17Q4 Plenum / plafond
Béton

P002 RH17Q4 Fenetre / Mastic interieur noir
Mastic interieur noir

P003 RH17Q4 Fenetre / Mastic exterieur noir LJIH{JU L.I”\ | IUN :i‘ \\

Mastci exterieur noir

P004 RH17Q4 Fenetre / silicone beige p026 e

Joint silicone

md! =6
P005 RH 17QO0/BUREAU Portes fenetres / Joint §iml} =64
interieur bas POLE = {
Joint noir A = .I=

P006 RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / Joint
exterieur bas
Joint noir

P007 RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / Partie
superieur
Joint noir interieur

H LINGERIE
P008 RH 17Q0/BUREAU Portes fenetres / partie

superieur Sl
Joint noir exterieur Sindl=3.80

BUREAU IDE EDUCATION [
P009 zll;lp]e.zigs'{leill?cE:’:le:?(:tes fenetres / partie . pOLE = : : ELl-.l] ?]{EQEU IDE N‘EDIC hLL

!

Joint silicone Uk =
P010 RH17Q0/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre Partie §nl)=8.60 §led) =21.30
superieur / Joint silicone B : WL = g =Ll
Joint silicone POOS Ao POLE =
P011 RH17QO/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre / Joint Ua = A =

noir exterieur, | SECRETARIAT-ACCUEIL

P012 RH17QO/PARTIESALLEDEBAIN Fenetre / I RH1TH8

partie superieur interieur
Joint noir

§ (el =12.30
P026 RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet

I Cai I I lafond ] : =
::oolllleaj’z;fjr?e aisson volet roulant ( plafond) i PE;:E 5 pUz?
P027 RH17Q8/BUREAU( partie caisson volet ‘H ] rs : ;
g LIRS :
;Ioalél!eant ) Mur / Coté brique CADRE DE PBU’] :

| O N N ™ I I I I

LABORATOIRE i _..,/ IDE PLANNING
' RH17 M

§ [m2) =21.90 ; §(nd) =9.20 T
POLE = p POLE =
U = Uk =

)
O

PO09

| PO04
003

RH17Q8/BRAATQ0/BUREAU tpartie caissonwvolet roulant ) F012
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Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

|

CH.a2LITS CH.a2LITS
RH17 X [RH1T ¥
§ ) =21.60 Simd) =21.50
FOLE = B POLE =
= A =

N

Ao

SO / P51/ PG,

2pSO P
soB I

alo

P

i {L

Pﬂpi;,rpg a
L

RESERVE
Sind)-20.70

POLE =
Ua =

A

CH.a2LITS BUREAU IDE

RH17 X4 P RH17 X5

5 (ml)=20.80 S =17.20

PIE = A PALE =

UA = | A =
IPSO/P5/P6/P7/P8/R%
B

ZPSO /P5/P6/ P7/PB /P9 7

Mﬂj; (P12




Planche de repérage usuel 3/10
NIVEAUR+7
Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4

Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

— il

CH.a 2LITS

RH17Ws
5[m)=26.30
POLE =

= U8 = =

ZPSOP5/P6/P7/P8/P9

III

'

AT O

ZPSOY/ P10

7 ]

L

(3

P11/ 12

/
A

ZPSO'P10// P11 /(2

CH.& 2LITS
¥

) 5 ind)=26.30
PC_|__E=

ZPSO.PS | P6 /PT/P8 /P9

| e
=
\ZPSO PS5 /R6 / P7/ P8 1P

CH.a|2LITS
RH17]xT]
§ind)=26{30
POLE =
A =

L

T 9

1ZPSOP10 /(P11 {

%%I ~~
CH.4 2LITS =
RATTR \.ZPSO / P26 / P27
sl,n51=ﬁ&1m | ‘ —4

ZI-;JSG':'?E /PB/ PTFPB /P9

H—

== | I A O O O O T T T T ITTrT
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Référence

AMITRAV-D8756880-2201-V3

Version 4

Origine

Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

ZPSO /P10 /P11 /P12/P26 /P27

ZPSO /P10 / P11/ P12/ P26 / P27

ZPSO /P10 /PN / P12/ P26 /P27

ZPSO /P10 /P11 / P12/ P26 / P27

(111 Q]I:‘: r:.ll(i; c:_i'[[_v
'. 3 I. r : (1) ¥ = ) T r
| A | LI PNy [ N
I:EJ CE:] UEU EE:}
(] £ Co |
t x'n ;i © 7 ] g i i '
i CH.2 1L\n‘J [:'? Ltﬁa 1ur CHA fLT ’/CH.a 1L “"C/H:?_"UT | et \J Lzﬁémr
T o= B o ccssz) B AT T A i -
- w g { | o [ e N 12 % % a1 Ul & Q
& s 1k _ .= el I e ; el i igZF'SC),J'P'S.-’F’Eh .P".-'IP_B."PQ |
- ZPSO/P5/PG/P7/P8/P9 F ZPSO/P5/P6/PT/P8/PI E ZPSOJ'PWP@'LEFFPBIPQ | : 1 LR
Eg — 1 '[:‘H— I:I H 'I.II 'ﬂ.‘ - J 1: e o o .{l IL— Iln - 1I I :‘J —r—r——r—
i CIRCULATION

A B0
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Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

UA —

ZPSOP2/P3/P4 S

"SALLE DES INTERNES EXTERNES if

' [n2) = 26.90 !
ZPSO P2 / P3 / P4 [ POLE = . SALLE DE REPOS/

U4 =

B ZPSOP2/P3/P4 G e =

PLASMAPHERESE .: | st-te40 -~
e RA17 M6 _ | A=

§ ) =41.90 g 2 aE
B POLE = D g 1 s
S UA = : _ .. -
._____._III I : = —

|II IIII e. ‘ - tj::::::—-:::____:__:i B H

| | oBricE ALMENTA i -
| \ B |IF Rhi7oz

(1 : N lml) =9.30

CIRCULATION 5
RATT P2
5 in2) =64
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Référence | AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA P DEKRA

by DEKRA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Préléevements

P028 RH171B /Salle d'eau Joint interieur Légende
Gros mastic interieur
PO Rt mastic miener 2 B Petit mastic inferieur
i

_‘\ 3 =48.70
FILE =

=r—-£nsemble de zone contenant )
T Petit mastic (voir phdtos) \ T I T x"'“ -
\H____ “ - / % y o / IE . _;,_.//
CH.1 SURVEIL.CONTINUE || oH.2 SURVEIL.CONTINUE , CH.3 SURVEIL.CONTIMUE CH.4 SURVEIL.COMTINUE / CH.6 SURVEIL.CONTINUE
TEEE] RH17 : CH.1
§ ) =21.40 ()= 21.40 5[l =240 Sl =21.40 g S (if=21.50 (EEE
PELE - IE - PALE - PLE - | CH.5 SURVEIL.CONTINU PILE = $(ed)=1
= UA = Uk = Uk = ‘ TEEFN W = BLE =
5 ad) -20.50 s
PIE =
‘ U4 = . |
NON CONCERNAISEI-J.‘F.R LES TRAVAUX VUE AVEC NOTRE INTERLOCUTEUR
fl
Ensembles de mastics Confi T P
/
RTE FENETRE REC

Bcilcon partie exterieur i
1

NON CONCERNAIS PAR LES TRAVAUX
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NIVEAUR+4
Référence [ AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA > DEKRA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Préléevements
P013 RH1496/PARTIESDB Fenetres / Joint Légende
exterieur (petit)
Petit joint exterieur
P0O14 RH1496/PARTIESDB Fenetres / Joint . Mastic ( peh t) . Mastic [gl"OS]
interieur (gros)
Gros joint (partie interieur )
P015 RH1496/PARTIESDB Fenetres / Joint
interieur (petit)
Joint interieur (petit)

P016 RH1496/PARTIESDB Fenetres joint

exterieur (gros) =5|.E- =13
Joint exterieur (gros) 1A = 2255
P017 RH1496/PARTIESDB Fenetres / Joint — — R — —
silicone | I ! i i : )

Joint silicone

P018 RH1496/PARTIECH Porte fenetre / Joint
exterieur partie basse
Joint Noir

P019 RH1496/PARTIECH Porte fenetre / joint = | r N
exterieur partie haute
Joint exterieur partie haute

P020 RH1496/PARTIECH Porte fenetre partie

interieur / Joint interieur PO’1 g pozo CH' 435 2'-' CH 434 EL CH 433 “

Joint Noir interieur
P021 RH1496/PARTIECH Porte fenet / Joint T
partie haute interieu': @ fenetres / Join CH {20 _2 |' S =21.20
Joint interieur iddeliliond f‘lEl _;3 = 5 i) 0 §ind = 21,20
P022 RH1496/PARTIESDB Caisson / Volet roulant P18 CH. 438 2L CH. 437 2L, CH. 436 2. Uk =255 FILE A FILE =13
Patch bitumineux § fnd} = 26,00 RE1408 RH14Al BA = & =258
P023 RH1496/PARTIESDB Caisson / Volet roulant FULE = m i
Patch bitumineux = S ) -27.10 :;'2-"- 0 S =27.10
i BOLE =13 =13 5
P024 EllgtlrL:SG/PARTIESDB Caisson / Platre b =2255 U8 = 2255 H.':.f :LLss
P025 RH1496/PARTIESDB Caisson / Volet roulant L
Platre L
RH14A1/PARTIESDB Ensembles de mastic Ensembles de mastics Contenant de | 'amiante pur‘rie SALLE DE BAIN ”

Mastic ( petit)

RH14A1/PARTIESDB Ensembles de mastic
Mastic (gros)

RH14)6 /PARTIESDB Ensembles de mastic
Mastic ( petit)

RH14)6 /PARTIESDB Ensembles de mastic
Mastic (gros)

P032

PO33

()
L
.

SRR / T
4 PO30 /

PO31
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NIVEAUR+4
Référence [ AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA > DEKRA

by DEKRA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Préléevements

P034 RH14)9/SDB Ensembles de mastic Légende
Mastic (petits)

P0O35 RH14)J9/SDB Ensembles de mastic

Mastic (gros) Bl Mastic (gros) [l Mastic (petits) ] Mastic(petit) [l Mastic(petits)
P036 RH14K1 /PARTIESDB Ensembles de mastic
Mastic(petit)
PO37 RH14K1 /PARTIESDB Ensembles de mastics
Mastic (gros)

P038 RH14K3/PARTIESDB Ensembles de mastic
Mastic(petits)

2|
P039 RH14K3/PARTIESDB Ensembles de mastic C|RﬂULAT|0N
Mastic (gros)
$ i~ 70,00 2
PLE =12
I =7755
_ A — ITH— Co
h
1 1l r 1 BUREAU
e = Lai
CH.433 1L CH, 4321L, CH. 431 1L. CH. 430 1L, CH. 42911 CHA28 1L. -
: Fre
Siy-21.20 i =21.20 Sl =21.20 M- :ﬁiﬂm :g;j;m
EE e Ut " e o i
BUREAU 8l
. ) : : | 4
Ensembles de mdsstics Contenant de | ‘amiante partie SALLE DE BAIN a0 EL
L l £ N
= T AT —_ LY
(L 'l
= |

PO38
P036

P035 p037 P39
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Origine | Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse |1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

L S I Joint noir type Cgoutchou ne contenant pas d ‘amjapte
} 7~ # ZPSO P18 / P19 / onk 21
RH1488
LOCAL TECH, SANITAIRES(] — T mﬂ;zz
RH1482 T -
5(n?) =9.60 5 [nd) =11.56 o
POLE = POLE = I M — \
U = L I = —‘
]  E—
w Jajint noir type Cagutchou ne contenant pas d ‘amignte
ST 1 e ZPSO P18 / P19 / P20 /P21 — |
RA145 T 4 s
rrrral # 7 CH.a 1
Uk = [ ' sini)=22
PALE =
— U=
< "
ACCUEIL { Jomtromr Ty e confenanfpasddmiante
L | l I sir:'l:ﬁ.zss e e ZPSO P18/ P19/ P20 /P21
i s PiLE = )//' /_./‘
. Uk = o acn
S X CH.a 1t
St = 22
L b | — PLE =
J | Uk = ._I_—_;'—_—_
BUREAU INFIRMIER CH.a 1t j [ 4|
e 7 BUREAU PROGRAMMATION
Pt'jj I = §inl) =22
B Joint noir type{ Caouichou ne contenant pas{d ‘amiante : . . PO g
Joint ngir type-Caoutchou ne contenant pas d ‘amiante
ZPSO P18/ P19/ P20|/B21
ZPSO P18 / P20 ZPSO P18 / P20 ZPSOP18/P20 |
- Ea L .
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Référence [ AMITRAV-D8756880-2201-V3 Version 4
Origine Dekra diagnostic / ARNAUD DE ALMEIDA

Adresse

1 ave du Pr Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Diagnosli:
obilier

wwwwwww |

]

A2 LT

14 36

$ n) =18.50
POLE =
UA =

§ (1) =23.00
POLE =
UA =

REPOS PERSO.

RH14 39

S () =15.40

POLE =
UA =

[

PORTES FENETRES EN PVC RECENT
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