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1 |INFORMATIONS GENERALES

1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : EHPAD Henri Guidet

55 rue de la République Référence Cadastrale : Non communiqué

62450 BAPAUME Date du Permis de Construire : Antérieur au ler juillet 1997
Batiment : Henri Guidet

Cat. du batiment :  Structures d'accueil et d'hébergement
pour personnes agées ou pour personnes
handicapées

| 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom:  Groupe Hospitalier Artois-Ternois Nom:  Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Adresse : 3, Boulevard Georges Besnier Adresse : z,zgggf\éggseeorges Besnier
62000 ARRAS
| 1.3 | EXECUTION DE LA MISSION
Repérage réalisé par : HUBLARD Aurélien Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyse pour le
N° certificat de qualification : 16-696 Batiment Nord
Date d’obtention : 07/01/2021 Adresse laboratoire : 557 route de Noyelles PA du
Le présent rapport est établi par une personne dont les Pommier 62110 HENIN-
compétences sont certifiées par : BEAUMONT
Abcidia Certification Numéro d’accréditation : 1-1593
Date de la commande : 02/04/2024 Organisme d’assurance AXA France IARD
Accompagnateur : Aucun professionnelle :
N° de contrat d’assurance : Contrat n° 10800807204
Date de validité : 31/12/2024

| 1.4 | REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Nature des travaux envisagés : Curage total

| 15 | VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom de I'opérateur : HUBLARD Aurélien Lieu et date d’établissement du rapport
AGENCE D' ARRAS ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie Curie CS
90075 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX Fait & SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX le
08/04/2024
Signature

| 16 |cONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante.
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2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les

volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux

Etage Local Composant Matériau / Produit Crm_eres(s) ayant e Réf ZPSO
permis de conclure | sondage
Revétements de Dalle de sol, colle et Résultat d’analyse Z002
. S005
) ) sols ragréage (P038)
Sous-sol Circulations
Revétements de Dalle de sol, colle et Résultat d’analyse Z002
sols ragréage (P039)
Revétements de Résultat d’analyse Z016
Archives murs, poteaux, Colles et joints de (P040)
Sous-sol . . : N
pharmacie cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d’analyse Z014
Sous-sol Dgt archives murs, pme?‘“’(’ Colle de plinthes (PO41)
pharm cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Résultat d’analyse Z016
Sous-sol Archives HG murs, poter?lux, Colles gt joints de (P040 - idem)
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d’analyse Z014
Sous-sol Dgt archives murs, pote{?\ux, Colle de plinthes (P042)
HG cloisons, gaines,
coffres
Sous-sol Matériel HG Doublage mur Bandes calicot Resultat danalyse
(P0O75)
Revétements de Résultat d’analyse Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (P040 idem)
Sous-sol Douches ; : N
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d’analyse Z013
Sous-sol Sanit. 3 murs, poteaux, Colle de plinthes (PO41 - idem)
cloisons, gaines,
coffres
Réserve Conduits et Fourreaux en fibres- Résultat d’analyse
Sous-sol .\ ciment dans (P096)
oxygene fourreaux .
magconnerie
Tous niveaux | Cage esc 1 Revétements de Dalle de spl, colle et Résultat d_analyse S007 2002
sols ragréage (PO38 - idem)
. Résultat d’analyse Z007
Murs Enduits (P090) S069
Tous niveaux | Cage esc 2 Enduits a base de Résultat d’analyse
Plafonds ~ .
platre ou ciment (P092)
Revétements de | Dalle de sol, colle et Résultat d’analyse S008 2002
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIETEs(E) EpEn Réf | ref zPsO
permis de conclure | sondage
sols ragréage (P0O38 - idem)
. . Revétements de Dalles de sol beige + Document consulté Z018
RdC Hall d'entree sols colle noire (AAT_HGUIDEPO77) | 263
. . Résultat d’analyse
Cloisons Panneaux de cloisons (P137)
N Document consulté Z003
Revétements de Dalle de sol marron +
; (2206CHNBA2213987 S010
. . sols colle noire .
RdC Circulations AB - ancien P005)
Enduits a base de Résultat d’analyse Z004
Potealix C|mer,1t, |ISSES, ou (P139 - idem) S071
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Document consulté Z001
RdC Bur. _ Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA S001
Pharmacie sol colle noire 2206CHNBA2213987
AB - ancien P006)
Document consulte 7001
Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA
RdC Loc. DM sol colle noire 2206CHNBA2213987 | 003
AB - ancien P006)
Document consulté 7001
. Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA
RdC Liv. pharma sol colle noire 2206CHNBA2213987 | 004
AB - ancien P006)
Document consulté 7001
. Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA
RdC Pharmacie sol colle noire 2206CHNBA2213987 | 009
AB - ancien P006)
Enduits a base de Résultat d’analyse 2004
RAC San Synd Poteaux C|mer,1t, I|sse§ ou (P139) S070
Sud talochés (ragréage,
débullage, lissage)
San bur. Revétement de . Document consulté Z016
RdC Méd. murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPO7S) | 5262
San Revétement de . Document consulté Z016
RdC animation murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPO75) | 276
Document consulté Z001
- Revétements de (DTA
RdC Cuisine sol Dalles de sol + colle 2206CHNBA2213987A S002
B)
. Revétement de N Document consulté 2016
RdC San. famille murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPO75) S277
) Trappe . Résultat d’analyse
Gaine désenfumage Joint blanc poudreux (P0O58)
R-1 désenfumag
e Trappe Panneau ouvrant Résultat d’analyse
désenfumage (P059)
Revétements de L Document consulté Z016
Colles et joints de
R+1 Sdb ch 101 murs, poteaux, fa'l'erj1ce (AAT_HGUIDEP033) S201
cloisons, gaines,
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Etage Local Composant Matériau / Produit CrEEnEs(e) cent Ref | Réf zPsO
permis de conclure | sondage
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 102 murs, potez.;\ux, Colles ?t joints de (AAT_HGUIDEPO033) S202
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO033)
R+1 Sdb ch 103 cloisons, gaines, faience S203
coffres
Revétements de Document consulté 2016
R+1 Sdb ch 104 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S204
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 2016
R+1 Sdb ch 105 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S205
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 106 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S206
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 107 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S207
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 108 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) $208
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 109 murs, potez?\ux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) $209
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 110 murs, potegux, Colles ?t joints de (AAT_HGUIDEPO033) $210
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 111 murs, potee_aux, Colles ?t joints de (AAT_HGUIDEPO033) S211
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 112 murs, potee_aux, Colles _e_zt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S212
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 113 murs, poteaux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S213
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Colles et joints de Document consulté Z016
R+1 Sdbch 114 17 s, poteaux, faience (AAT_HGUIDEP033) | S214
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Etage Local Composant Matériau / Produit CrEEnEs(e) cent Ref | Réf zPsO
permis de conclure | sondage
cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 115 murs, potez';\ux, Colles ?t joints de (AAT_HGUIDEPO033) S215
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 116 murs, poteaus, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S216
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 2016
R+1 Sdb ch 117 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S217
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 2016
R+1 Sdb ch 118 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S218
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO033)
R+1 Sdb ch 119 cloisons, gaines, faience S219
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 120 murs, potegux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) $220
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 121 murs, poter?lux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) $291
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 122 murs, potez?\ux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S22
cloisons, gaines, faience
coffres
Chambre Enduits de Document consulté
R+1 123 Doublage mur jointoiement des (AAT_HGUIDEPO048) S227
plaques de platre
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 123 murs, poteaux, Colles _e_zt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S200
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R+1 Sdb ch 124 murs, poteaux, Colles _e_zt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S294
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté 7016
R+1 Sdb ch 125 murs, poteaux, Colles gt joints de (AAT_HGUIDEPO033) S225
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Colles et joints de Document consulté 2016
R+l Sdbch 126 |7 lirs, poteaux, faience (AAT_HGUIDEP033) | 226
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIETEs(E) EpEn Réf | ref zPsO
permis de conclure | sondage
cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Document consulté Z013
R+1 Prépa sale murs, potez';\ux, Colles etjoints de (AAT_HGUIDEPO033) S090
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Document consulté Z013
R+1 Soins murs, poteaus, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO033) S091
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO033) S087
cloisons, gaines, faience
4 coffres
R+1 Prepa
propre Revétements de Document consulté Z013
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO033) S089
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Enduits a base de Résultat d’analyse Z004
. . ciment, lissés ou (P170)
R+2 Circulations Poteaux talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Enduit platreux, Document consulté
Doublage mur calicot (AAT_HGUIDEPO15) | S083
R+2 Ch 212 —— 5 |
nduit platreux, ocument consulté
Doublage mur calicot (AAT_HGUIDEPO14) | S077
. Document consulté
R+2 Bureau Doublage mur Bandes calicot (AAT_HGUIDEP013) S082
. : Document consulté
R+2 Service Doublage mur Bande calicot (AAT_HGUIDEPO11) S081
Revétements de Document consulté Z013
. murs, poteaux, Colle et joints de (AAT_HGUIDE
R+2 Prépa sale cloisons, gaines, plinthes 12/12/2019 _P004) S079
coffres
Revétements de Document consulté Z013
. murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDE
R+2 Soins cloisons, gaines, plinthes 12/12/2019 P004) S078
coffres
Revétements de Document consulté Z013
R42 Prépa murs, poteaux, Colle et joints de (AAT_HGUIDE S080
propre cloisons, gaines, plinthes 12/12/2019 _P004)
coffres
. Revétement de N Document consulté Z016
RDC San. réserve murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPO75) S278
Revétements de Dalles de sol beige + Document consulté S264 7018
sols colle noire (AAT_HGUIDEPO77)
RDC SAS Joints d'étanchéité Résultat d’analyse
Menuiseries entre menuiserie et (P151)
structure
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Etage Local Composant Matériau / Produit CrEEnEs(e) cent Ref | Réf zPsO
permis de conclure | sondage
Murs et cloisons Enduits de ragréage, Résultat d’analyse
maconnés débullage, lissage (P152)
Document consulté Z001
RDC Rangement Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA S275
sol colle noire 2206CHNBA2213987
AB - ancien P006)
Enduits a base de Résultat d’analyse 7004
RDC Séjour Poteaux ciment, lisses ou (P139 - idem) S072
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Cuisine s . Résultat d’analyse
RDC désafectée Plafonds Enduits a base ciment (P161)
Tous niveaux Cage esc 3 Revétements de Dalle de spl, colle et Résultat d_analyse S065 2002
sols ragréage (P0O38 - idem)
Ardoises, Ardoises en fibro Document consulté
bardeaux : (AAT_HGUIDEP088) S270
- : ciment
bitumineux
R+3 Toiture :
Eléments associés Conduits de Document consulté
N : ventilation en fibre- (AAT_HGUIDEPO089) S274
a la toiture .
ciment
2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
Etage Local Composant Matériau / Produit CIEEEE) EYEITT pE7TIE RC Réf ZPSO
de conclure sondage
Conduits de Résultat d’analyse (P060)
fluides (Eaux Conduits
usees)
Parois regard Plague Résultat d’analyse (P063)
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P097)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Revétements de Résultat d’analyse (P111)
murs, poteaux, Colles et joints de
Sous-sol Circulations cloisons, gaines, carrelage
coffres
Revétements de Résultat d’analyse (P112)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Résultat d’analyse (P113)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Colle revétement Résultat d’analyse (P118)
murs, poteaux, plastique
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Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
cloisons, gaines,
coffres
Conduits de Résultat d’analyse (P061)
fluides (Eaux Conduits
usées)
Conduits de Résultat d’analyse (P062)
fluides (Eaux Conduits
usées)
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P080)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Conduits de Résultat d’analyse (P081)
fluides (air, eau, .
. Calorifuges (tresses,
vapeur, fumée, .
. coquilles, matelas...)
échappement,
autres fluides)
Revétements de Résultat d’analyse (P110)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, carrelage
coffres
Revétements de Dalles de sol béton |Résultat d’analyse (P114)
sols plus résine
Murs et cloisons | Enduits de jointements |Résultat d’analyse (P116)
magonnés carreaux de platre
Revétements de Résultat d’analyse (P117)
murs, poteaux, Colle revétement
cloisons, gaines, plastique
coffres
Murs et cloisons Enduits a base de  [Résultat d’analyse (P119)
magonnés platre sur parpaings
Revétements de Résultat d’analyse (P048)
murs, poteaux, Colle de plinthes
Archives cloisons, gaines,
Sous-sol pharmacie coffres
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P045)
sols carrelage antidérapant
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P043)
Dgt archives : platre ou ciment
Sous-sol Cloisons SRR
pharm projetés, lissés ou
talochés
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P046)
sols carrelage antidérapant
Revétements de Résultat d’analyse (P049)
murs, poteaux, .
Sous-sol Archives HG cloisons, gaines, Colle de pllnthes
coffres
Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P047)
Plafonds platre ou ciment

projetés, lissés ou
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
talochés
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P044)
Dgt archives . platre ou ciment
Sous-sol Cloisons ST
HG projetés, lissés ou
talochés
Sous-sol Matériel HG Plafonds Flocages Résultat d’analyse (P074)
. Menuiseries Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P077)
Sous-sol Stockage vie L .
exterieures vitrage
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P070)
Plafonds pla_trg °“.C'”?e”t
projetés, lissés ou
talochés
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P071)
platre ou ciment
Poteau SRR
projetés, lissés ou
Sous-sol . -
economat | Reyatements de Résultat d’analyse (P073)
MUTS, Poteaux, | 0 ge plinthes (bois)
cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Sous couches des  |Résultat d’analyse (P072)
murs, poteaux, tissus muraux,
cloisons, gaines, | moquettes murales ou
coffres les vinyles
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P105)
Murs et cloisons platre ou ciment
Réserve magonnés projetés, lissés ou
Sous-sol alimentaire talochés
Murs et cI0|§ons Enduit debullage Résultat d’analyse (P106)
magonnés
Colles et joints de Résultat d’analyse (P064)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
) d'accrochage
Sous-sol Sanit.1
Revétements de Résultat d’analyse (P069)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthe
coffres
Colles et joints de Résultat d’analyse (P065)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
d'accrochage
Revétements de Résultat d’analyse (P068)
Sous-sol Sanit.2 murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthe
coffres
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P066)
murs, poteaux, - .
) : faience, ragréage,
cloisons, gaines, o ,
coffres primaire d'accrochage
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P067)
Murs et cloisons platre ou ciment
magonnés projetés, lissés ou
talochés
. Sous couches du Résultat d’analyse (P076)
Murs et cloisons N )
revétement plastique
Sous-sol ’Stockage Murs et cI0|§ons Enduit 2 base ciment Résultat d’analyse (P079)
économat 2 magonnés
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Résultat d’analyse (P078)
Sous-sol Douches . ! )
maconnés débullage, lissage
Revétements de Résultat d’analyse (P086)
Local plan murs, poteaux, Colles et joints de
Sous-sol . . N
blanc cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Raqré Résultat d’analyse (P082)
agréage
sols
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P083)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Sous-sol _Reserve Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P084)
economat 1 platre ou ciment
Poutres RN
(projetés, lissés ou
talochés)
Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P085)
Murs et cloisons platre ou ciment
maconnés projetés, lissés ou
talochés
Revétements de Résultat d’analyse (P100)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
L Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P101)
Menuiseries .
L vitrage (notamment
extérieures n o -
chéssis aluminium)
S | Reéserve — -
ous-so économat 2 Colles et joints de  |Résultat d’analyse (P102)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
d'accrochage
Enduits & base de  [Résultat d’analyse (P103)
Murs et cloisons platre ou ciment
maconnés projetés, lissés ou
talochés
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P107)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
i talochés (ragréage,
Sous-sol Ancien débullage, lissage)
funérarium
Revétements de Colles et joint:s de |Résultat d’'analyse (P108)
sols carrelage, ragréages,
primaires
Page : 12/221

Repérage amiante avant travaux




°DCIV€

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
d'accrochage
Revétements de Sous couches des  |Résultat d’analyse (P109)
Ancienne murs, poteaux, tissus muraux,
Sous-sol . :
chapelle cloisons, gaines, | moquettes murales ou
coffres les vinyles
Revétements de Peintures de sol Résultat d’analyse (P093)
sols
Conduits de Résultat d’analyse (P094)
. fluides (air, eau, .
Réserve . Calorifuges (tresses,
Sous-sol s vapeur, fumée, .
oxygene . coquilles, matelas...)
échappement,
autres fluides)
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Reésultat d’'analyse (P095)
magonnés débullage, lissage
Revétements de Résultat d’analyse (P104)
Réserve murs, poteaux, Colles et joints de
Sous-sol . . . .
amicale cloisons, gaines, plinthes
coffres
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Résultat d’'analyse (P023)
magonnés débullage, lissage
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Résultat d’'analyse (P024)
maconnés débullage, lissage
Murs et cloisons | Joints d'assemblage |Résultat d’analyse (P025)
Sous-sol Garage . ;
magonneés parpaings
Revetesrgnltsants de Enduit de cuvelage Résultat d’analyse (P026)
Enduits pelliculaires |Résultat d’analyse (P027)
Poteaux . .
de lissage/débullage
Colles et joints de Résultat d’analyse (P120)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
d'accrochage
Colles et joints de Résultat d’analyse (P121)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
Stock d'accrochage
Sous-sol Chari i 2
ariots Revétements de Résultat d’analyse (P123)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d’analyse (P122)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P124)
Stock. Murs et cloisons platre ou ciment
Sous-sol . . SR
chariots 3 magonnés projetés, lissés ou
talochés
Sous-sol Loc. Murs et cloisons Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P128)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
poubelles 1 magonnés platre ou ciment
projetés, lissés ou
talochés
Revétements de Résultat d’analyse (P130)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Résultat d’analyse (P129)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Etanchéité de Re_leve_s : revétements |Résultat d’analyse (P178)
. bitumineux (bandes,
toiture terrasse .
lés...)
Loc. Parties planes : Résultat d’analyse (P179)
Sous-sol poubelles 2 ) revétements
Etanchéité de bitumineux (bandes,
toiture terrasse | Iés...), écrans de semi
indépendance, pare-
vapeur
Gaines et coffres Résultat d’analyse (P131)
verticaux et Flocages
Sous-sol Stockage plafond
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Résultat d’'analyse (P132)
magonnés débullage, lissage
Plafonds Flocages Résultat d’analyse (P028)
Murs et cloisons Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P030)
magonnés ciment
Murs et cloisons Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P029)
magonnés ciment
Sous-sol Chaufferie Conduits de Résultat d’analyse (P031)
fluides (air, eau, .
. Calorifuges (tresses,
vapeur, fumée, .
. coquilles, matelas...)
échappement,
autres fluides)
Revetirglgnts de Enduit de cuvelage Résultat d’analyse (P032)
Murs Flocages Résultat d’analyse (P033)
Sous-sol TGBT Plafonds Flocages Résultat d’analyse (P034)
Revetirglgnts de Enduit de cuvelage Résultat d’analyse (P035)
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P125)
Murs et cloisons platre ou ciment
magonnés projetés, lissés ou
Acces talochés
Sous-sol livrai .
vraison Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P126)
Murs et cloisons platre ou ciment
magonnés projetés, lissés ou
talochés
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P127)
Murs et cloisons platre ou ciment
maconnés projetés, lissés ou
talochés
Murs Joints d'assemblage |Résultat d’analyse (P115)
Pl parpaings
Sous-sol hnic -
techniques | Revétements de ] Résultat d’analyse (P057)
Ragréages
sols
N Sous-couches des  |Résultat d’analyse (P133)
Revétements des A
revétements souples,
marches
colle
Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P135)
Murs et cloisons platre ou ciment
Sous-sol vers Esc. . SR
: magonnés projetés, lissés ou
Rdc Colimacgon .
talochés
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P134)
Murs et cloisons platre ou ciment
magonnés projetés, lissés ou
talochés
Cloisons Enduits Résultat d’analyse (P050)| S066 Z005
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P053)
Plafonds plqtrg ou_cmjent
projetés, lissés ou
talochés
Murs - Doublage Calicots Résultat d’analyse (P054)
Limon Enduit Résultat d _analyse (P091 S075 Z010
- idem)
Tous niveaux | Cage esc 1 Murs Enduits Résultat d’analyse (P051)| S068 Z006
Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P052)
Plafonds - Sous- platre ou ciment
escalier projetés, lissés ou
talochés
Limon Enduit Résultat d’analyse (P055)
N Sous-couches des  |Résultat d’analyse (P056)
Revétements des ~
revétements souples,
marches
colle
N Sous-couches des  |Résultat d’analyse (P087) Z011
Revétements des ~
revétements souples,
marches
colle
Murs - Doublage Calicots Résultat d’analyse (P089)
Limon Enduit Résultat d’analyse (P091)| S074 Z010
Tous niveaux | Cageesc2 | Revétements de Résultat d’analyse (P088) Z012
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, | parement briquettes
coffres
; Enduits a base de Document consulté Z017
Murs et cloisons ~ ;
maconnés platre ou ciment (AAT_HGUIDEPO058) S254
projetés, lissés ou
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Criteres(s) ayant permis

Réf

Etage Local Composant Matériau / Produit Réf ZPSO
de conclure sondage
talochés
Joints d'assemblage |Résultat d’analyse (P001)
Facade i
parement briquettes
Colle d'assemblage |Résultat d’analyse (P002)
Facade :
parement briquettes
Facades lourdes Résultat d’analyse (P010)
y compris Enduit
poteaux
Facades lourdes Résultat d’analyse (P011)
y compris Enduit
poteaux
Menuiseries Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P013)
extérieures vitrage
Facades lourdes Résultat d’analyse (P019)
. Facades niv y compris Enduit
Extérieurs
sous-sol poteaux
Menuiseries Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P020)
extérieures vitrage
Menuiseries Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P021)
extérieures vitrage
Enduits extérieurs  |Résultat d’analyse (P003)
Facades lourdes NP
1 (projetés, lissés ou
y compris b o
talochés), crépis
poteaux !
extérieurs
Menuiseries Joints de mastic de |Résultat d’analyse (P012)
extérieures vitrage
Menuiseries Joints d eta_nch_elte Résultat d’analyse (P022)
L entre menuiserie et
extérieures
structure
Enrobés bitumineux |Résultat d’analyse (P036)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
. Cour asphaltes
Extérieurs logisti —
ogistique Enrobés bitumineux |Résultat d’analyse (P037)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
asphaltes
M Enduits pelliculaires |Résultat d’analyse (P004)
uret . .
de lissage/débullage
M Enduits pelliculaires |Résultat d’analyse (P005)
uret . .
de lissage/débullage
Extériours Esc. Sortie de | Marches escalier | Cnduits pelliculaires |Reésultat d'analyse (PO06)

secours

de lissage/débullage

Marches escalier

Enduits pelliculaires
de lissage/débullage

Résultat d’analyse (P007)

Balustres

Peinture sur métal

Résultat d’analyse (P008)

Dalle béton

Enduits pelliculaires

Résultat d’analyse (P009)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
de lissage/débullage
Enrobés bitumineux |Résultat d’'analyse (P015)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
asphaltes
Enrobés bitumineux |Résultat d’analyse (P016)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
. . asphaltes
Extérieurs Arriere cour —
Enrobés bitumineux |Résultat d’analyse (P014)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
asphaltes
Enrobés bitumineux |Résultat d’'analyse (P017)
Revétement de | des couches de voirie
sol (juste partie bitume),
asphaltes
Revétements de Résultat d’analyse (P167)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres
RdC Hall d'entrée —
Colles et joints de Résultat d’analyse (P168)
Revétements de | carrelage, ragréages,
sols primaires
d'accrochage
Enduits a base de  [Résultat d’analyse (P143)
RdC Circulations Poteaux C|mer,1t, Ilsse§ ou
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Enduits & base de  [Résultat d’analyse (P140)
Murs et cloisons platre ou ciment
maconnés projetés, lissés ou
talochés
RdC San. Phar
Revétements de - Résultat d’analyse (P141)
Colles et joints de
murs, poteaux, fai .
) X aience, ragréage,
cloisons, gaines, L ,
primaire d'accrochage
coffres
Revétements de Sous-couches des  |Résultat d’analyse (P136)
RdC Synd. CGT sol revétements souples,
colle
Rrsl\j/re;emo(iggsuge Colles et joints de Résultat d’analyse (P142)
RdC Salle détente rs, poteatlx, faience, ragréage,
cloisons, gaines, R
primaire d'accrochage
coffres
Enduits & base de  [Résultat d’analyse (P144)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
talochés (ragréage,
RdC San bur. débullage, lissage)
Méd.
Revétements de Colles et joints de Document consulté
murs, poteaux, plinthes (AAT_HGUIDEPOQ73) S260
cloisons, gaines,
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
coffres
Enduits a base de Document consulté
Murs et cloisons platre ou ciment (AAT_HGUIDEPO74) S259
magonnés projetés, lissés ou
talochés
Revétements de Document consulté
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO072) S261
cloisons, gaines, carrelage
coffres
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P145)
ciment, lissés ou
Poteaux . .
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P148)
murs, poteaux, . .
; cloisons, gaines faience, ragréage,
RdC Office ; ' | primaire d'accrochage
coffres
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P146)
murs, poteaux, fai )
: . aience, ragréage,
cloisons, gaines, S ,
primaire d'accrochage
coffres
Gaine verticale Bandes calicot Résultat d’analyse (P147)
Revétements de Résultat d’analyse (P166)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
RdC Animation Faux-olafond Panneaux de faux- Document consulté S265
P plafond (AAT_HGUIDEP079)
Revétement de Document consulté
sol Carrelage + Colle (AAT_HGUIDEPO78) S266
Revétements de Document consulté
RdC Salle famille murs, potegux, Colles ?tjomts de (AAT_HGUIDEPO082) 5268
cloisons, gaines, faience
coffres
Laverie Revétements de Document consulté
RdC désafectée murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO082) S267
el cloisons, gaines, faience
coffres
RdC Pl tech. Revetirglgnts de Ragréages Résultat d’analyse (P138)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S073 Z009
) ] sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Circulations
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S094 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S096 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Chambre 101 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S149 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S229
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S097 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 101 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S150 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S098 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté 2015
R+1 Chambre 102 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S151
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S230
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S099 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 102 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S152 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S100 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 103 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S153
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S231
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s101 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 103 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S154 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S102 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 104 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S155
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S232
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S103 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 104 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S156 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S104 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 105 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S157
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S233
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S105 Z009
R+1 sSdb ch 105 sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
Cloison Enduits a base de Document consulté S158 Z015
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S106 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 106 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S159
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S234
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S107 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 106 Enduits 2 b " 5 e 015
. nduits a base de ocument consulté
Cloison platre (AAT_HGUIDEPO44) | S160
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S108 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 107 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S161
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S235
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S109 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 107 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S162 2015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S110 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 108 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S163
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S236
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S111 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 108 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S164 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S112 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 109 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S165
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S237
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S113 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 109 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S166 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s114 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Chambre 110 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S167 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S238
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s115 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 110 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S168 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S116 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté 2015
R+1 Chambre 111 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S169
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S239
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S117 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 111 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S170 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s118 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 112 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S171
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S240
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S119 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 112 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S172 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S120 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 113 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S173
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S241
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s121 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 114 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S174
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S242
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S122 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 113 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S175 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s123 Z009
R+1 Sdb ch 114 sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
Cloison Enduits a base de Document consulté S176 Z015
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S124 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 115 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S177
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S243
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S125 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 115 Enduits 2 b J 5 e 015
. nduits a base de ocument consulté
Cloison platre (AAT HGUIDEPO44) | S178
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S126 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 116 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S179
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S244
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S127 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 116 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S180 2015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S128 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 117 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) s181
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S245
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S129 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 117 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S182 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S130 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 118 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S183
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S246
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s131 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 118 -
Cloison Enduits a base de Document consulté s184 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S132 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Chambre 119 -
Cloison Enduits a base de Document consulté s185 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S247
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S133 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 119 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S186 Z015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S134 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté 2015
R+1 Chambre 120 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S187
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S248
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s135 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 120 -
Cloison Enduits a base de Document consulté s188 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S136 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 121 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S189
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S249
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S137 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 121 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S190 2015
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S138 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 122 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S191
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S250
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S139 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 122 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S192 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S140 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 123 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S193
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S228
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté s141 Z009
R+1 Sdb ch 123 sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
Cloison Enduits a base de Document consulté S148 Z015

Repérage amiante avant travaux

Page : 23/221




Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
platre (AAT_HGUIDEPO044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S142 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 124 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S194
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S251
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S143 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 124 Enduits 2 b J 5 e 015
. nduits a base de ocument consulté
Cloison platre (AAT HGUIDEP044) | S19
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S144 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 125 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S196
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S252
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S145 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 125 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S197 2015
platre (AAT_HGUIDEP044)
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S146 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
. Enduits a base de Document consulté Z015
R+1 Chambre 126 Cloison platre (AAT_HGUIDEP044) S198
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP049) S253
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S147 Z009
sols jaune (AAT_HGUIDEPO039)
R+1 Sdb ch 126 -
Cloison Enduits a base de Document consulté S199 Z015
platre (AAT_HGUIDEP044)
. . Document consulté
R+1 Service Doublage mur Bandes calicot (AAT_HGUIDEP041) S095
Peinture non Document consulté
Cloison séparable + enduit (AAT_HGUIDEPO037) S092
R+1 Bur medecin platreux blanc
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP038) S093
Faga((j:(ce)fnlorLijgdes Enduits pelliculaires Résultat d’analyse (P169)
y b de lissage/débullage
poteaux
R+2 Circulations ;
~ . Document consulté Z009
Revétements de | Dalles de sol grises +
. (Idem - S011
sols colle jaune
AAT_HGUIDEPO017)
R42 Ch 201 Revétements de | Dalles de s_ol grises + Document consulté S012 Z009
sols colle jaune
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
R+2 Sdb ch 201 Revétements de | Dalles de s_oI grises + Document consulté S013 Z009
sols colle jaune
R+2 Ch 202 Revétements de | Dalles de s_oI grises + Document consulté S014 Z009
sols colle jaune
R+2 Sdb ch 202 Revétements de | Dalles de s_oI grises + Document consulté S015 Z009
sols colle jaune
R+2 Ch 203 Revétements de | Dalles de s_oI grises + Document consulté S016 Z009
sols colle jaune
R42 Sdb ch 203 Revétements de | Dalles de s_ol grises + Document consulté S017 Z009
sols colle jaune
R42 Ch 204 Revete;rcr)}gnts de Dalles de sol + colle Document consulté s018 Z009
R42 Sdb ch 204 Revete;rcr)}gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S019 Z009
R42 Ch 205 Revete;rcr)}gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S020 Z009
Cloisons Bandes calicot Résultat d’analyse (P177)
R+2 Ch 206 a A
Revete;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S021 Z009
R+2 Sdb ch 205 Revetesrgnltsants de Dalles de sol + colle Document consulté S022 Z009
R+2 Sdbch 206 | REVEEMENS e | pajies de sol + colle | PooUmenteonsule | gpp3 | 2009
R42 Ch 207 Revetesrgnltsants de Dalles de sol + colle Document consulté S024 Z009
R+2 Sdbch 207 | REVEEMENS e | pajies ge sol + colle | PoSUmenteonsule | gpp5 | 2009
R42 Ch 208 Revetesr:énts de Dalles de sol + colle Document consulté S026 Z009
R+2 Sdbch 208 | REVEEMENS e | pajies ge sol + colle | PooUmenteonsule | gpp7 | 2009
R42 Ch 209 Revetirglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S028 Z009
R42 Sdb ch 209 Revetirglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S029 Z009
R42 Ch 210 Revetirglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S030 Z009
R42 Sdb ch 210 Revetirglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S031 Z009
R+2 Ch 211 Revetircr)}gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S032 Z009
R+2 Sdb ch 211 Revetesr(ggnts de Dalles de sol + colle Document consulté S033 Z009
Cloisons Bandes calicot Résultat d’analyse (P176)
R+2 Ch 212
Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S034 Z009
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit Critéreijsésc)oiycallﬂ';germis sor?cf;ge Réf ZPSO
sols

Revéte;r;gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S035 Z009
R+2 Sdb ch 212 | Revétements de Document consulté

murs, potegux, Colles ﬁzt joints de (AAT_HGUIDEPO020) S084

cloisons, gaines, faience

coffres

R+2 Ch 213 Revétircr)}(sants de Dalles de sol + colle Document consulté S036 Z009
R+2 Sdbcn213 | REVEIEMeNSde | payeg e sol + colle | Documenteonsulie | gogz | 2009
R+2 Ch 214 Revétirgnltsents de Dalles de sol + colle Document consulté S038 Z009
R+2 Sdbcn214 | REVEIEMENSde | pajeg e sol + colle | Documenteonsulie | goge | 2009
R+2 Ch 215 Revétirgnltsents de Dalles de sol + colle Document consulté S040 Z009
R+2 Sdbcn21s | REVEIEMENSde | pajeg e sol + colle | Documenteonsulie | ggqy | 2009
R42 Ch 216 Revéte;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S042 Z009
R+2 Sdb ch 216 Revéte;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulte S043 2009
R42 Ch 217 Revéte;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S044 Z009
R+2 Sdb ch 217 Revéte;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulte S045 2009
R42 Ch 218 Revéte;rglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S046 Z009
R+2 Sdbch 218 | REVEEMENS e | pajies ge sol + colle | Dooumenteonsule | goq7 | 2009
R42 Ch 219 Revétigznts de Dalles de sol + colle Document consulté S048 Z009
R+2 Sdbcn21g | REVEIEMeNsde | payeg e so + colle | Documenteonsulié | ggq | 2009
R42 Ch 220 Revétigznts de Dalles de sol + colle Document consulté S050 Z009
R+2 Sdbcn2z0 | REVEIEMeNsde | payeg e sol + colle | Documenteonsulié | gogy | 2009
R+2 Ch 221 Revétirglgnts de Dalles de sol + colle Document consulté S052 Z009
R+2 Sdb ch 221 Revétircr)}(:nts de Dalles de sol + colle Document consulte S053 2009
R+2 Ch 222 Revétircr)}(:nts de Dalles de sol + colle Document consulté S054 Z009
R+2 Sdb ch 222 Revétements de Dalles de sol + colle Document consulté S055 Z009
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
sols
R42 Ch 223 Revete;r;gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S056 Z009
R+2 Sdbch223 | REVEISMENSAe | pajes de sol + colle | PoSUmenteonsulie | gog7 | 2009
R42 Ch 224 Revete;r;gnts de Dalles de sol + colle Document consulté S058 Z009
R+2 Sdb ch 224 Revete;rcr)}gnts de Dalles de sol + colle Document consulte S059 2009
R+2 Ch 225 Revetirgnltsents de Dalles de sol + colle Document consulté S060 Z009
R+2 Sdbch 225 | REVEEMENS e | pajies de sol + colle | PooUmenteonsule | gog; | 2009
R+2 Ch 226 Revetirgnltsents de Dalles de sol + colle Document consulté S062 Z009
R+2 Sdbch 226 | REVEEMENS e | pajies de sol + colle | PooUmenteonsule | gog3 | 2009
Revétements de Colles et joints de Résultat d’analyse (P171)
murs, poteaux, N .
R+2 Douches pmr ; . faience, ragréage,
cloisons, gaines, L , h
coffres primaire d'accrochage
R+2 Bureau Doublage mur Bandes calicot Résultat d’analyse (P172)
Doublage mur Bandes calicot Résultat d’analyse (P173)
i Revétements de Résultat d’analyse (P174)
R+2 Office murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
R+2 Service Doublage mur Bande calicot Résultat d’analyse (P175)
Revétements de Document consulté
R42 Prépa propre murs, poteaux, Colles ?t joints de (AAT_HGUIDEPO033) S087
cloisons, gaines, faience
coffres
R42 Séjour Revetigznts de Dalles de sol + colle Document consulté S064 Z009
. Acces entrée | Revétements des . . Résultat d’analyse (P018)
Extérieurs S Peinture sur béton
principale marches
Enduits a base de  |Résultat d’analyse (P098)
Murs et cloisons platre ou ciment
magonnés projetés, lissés ou
Cage talochés
Sous-sol d -
ascenceur Enduits & base de  |Résultat d’analyse (P099)
Murs et cloisons platre ou ciment
maconnés projetés, lissés ou
talochés
RDC San. réserve Revétement de Colles et joints Résultat d’analyse (P149)
sol carrelage
RDC SAS Revétements de Colles et joints de  |Résultat d’analyse (P150)
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local Composant Matériau / Produit CIHETES(E) EVETT DETTIE RE] Réf ZPSO
de conclure sondage
murs, poteaux, plinthes
cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Sous couches des  |Résultat d’analyse (P153)
murs, poteaux, tissus muraux,
RDC Rangement cloisons, gaines, | moquettes murales ou
coffres les vinyles
Cheminée Crépi Résultat d’analyse (P154)
Cheminée Joint co_IIe parement |Résultat d’analyse (P155)
briquettes
Cheminée Enduit intérieur Résultat d’analyse (P156)
Revétements de Résultat d’analyse (P157)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
B Enduits a base de Document consulté
RDC Sejour Murs et cloisons platre ou ciment (AAT_HGUIDEP060) $255
maconnés projetés, lissés ou
talochés
Cloisons séches Document consulté
(assemblées, Bandes calicot (AAT_HGUIDEP062) S256
préfabriquées)
Document consulté
Faux plafonds Panneaux et plaques (AAT_HGUIDEP063) S257
Revétements de Document consulté
sols Dalles de sol (AAT_HGUIDEPO64) | 5298
Revétements de Résultat d’analyse (P158)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d’analyse (P162)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
- coffres
RDC Cuisine
désafectée Revétements de Document consulté
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPO082) S269
cloisons, gaines, faience
coffres
Murs et cloisons | Enduits de ragréage, |Résultat d’analyse (P164)
maconnés débullage, lissage
Murs et cloisons | Enduits a base ciment, |Résultat d’analyse (P165)
magonnés jonction mur et plafond
Revétements de Résultat d’analyse (P159)
murs, poteaux, Colles et joints de
Laverie cloisons, gaines, faience
RDC désafectée coffres
Revete;r(r)}ent de Colle de carrelage Résultat d’analyse (P160)
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Repérage amiante avant travaux
oo

Criteres(s) ayant permis Réf

Etage Local Composant Matériau / Produit d Réf ZPSO
e conclure sondage
Revétements de Résultat d’analyse (P163)
murs, poteaux, Colles et joints de
cloisons, gaines, plinthes
coffres

Faux plafonds Plaques fines et Résultat d’analyse (P180)

cassantes
Cloisons Enduits Résultat d izgfgse (POS0 S067 2005
Tous niveaux | Cage esc 3 - :
Limon Enduit Résultat d _analyse (P091 S076 Z010
- idem)
Etanchéité de Parties planes : Document consulté
. revétements (AAT_HGUIDEPO085) S271
toiture terrasse o
bitumineux
R+3 Toiture Etanchéité de Relevé bitumineux Document consulté S272
toiture terrasse (AAT_HGUIDEPO086)
Etanchéité de Pare-vapeur Document consulté S273

toiture terrasse

(AAT_HGUIDEP087)

‘ 2.3 ‘ Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés

Le batiment étant occupé, les portes coupe-feu, clapets coupe-feu et autres éléments dont la fonction est d’assurer la
protection incendie du batiment et de ses occupants n’ont pas été investigués dans un souci de ne pas altérer leur
fonction.

Méme chose concernant les équipements en machinerie d’ascenseur

3 |[INVESTIGATIONS NON REALISEES

Les gaines d’ascenseurs ou autre monte-charge demeurent inaccessibles durant le repérage.
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Numeéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

3.1 |Moyens d'accés a mettre a disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4 |COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 |Objectif

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati est défini a l'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de I'amiante
susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu’ils ont été définis par le donneur
d’ordre.

4.2 |Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 aolt 2016,

Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars
2019,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bétis,
Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 modifié par l'arrété du 23 Janvier 2020,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

Norme NF X 46 020 du 05 ao(t 2017.

4.3 |Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) q§ la ou des Objet
visites
Du 03/04/2024 au Analyse documentaire, repérage et prélevements
08/04/2024

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui
prescrit la fréquence minimale des sondages et prélévements au sein de zones présentant des similitudes
d’ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de 'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de 'avancement des travaux projetés.

5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 |Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Curage total

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’investigations car non
identifi€s comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra
effectuer des investigations complémentaires.

5.2 |Programme et périmétre de repérage définis par I’opérateur de repérage

Périmeétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concernés par la mission de repérage, telle
gue découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.
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Etage Local / partie d’imtrrrzlt;?:; concerné par les Visitée Justification
Sous-sol Circulations oul
Sous-sol Archives pharmacie oul
Sous-sol Dgt archives pharm oul
Sous-sol Archives HG oul
Sous-sol Dgt archives HG oul
Sous-sol Matériel HG oul
Sous-sol Stockage vie oul
Sous-sol Stockage économat Oul
Sous-sol Réserve alimentaire Oul
Sous-sol Sanit. pmr 1 Oul
Sous-sol Sanit. Pmr 2 Oul
Sous-sol Sanit.1 Oul
Sous-sol Sanit.2 Oul
Sous-sol Stockage économat 2 Oul
Sous-sol Douches Oul
Sous-sol Stock. pharmacie 1 Oul
Sous-sol Local plan blanc Oul
Sous-sol Réserve économat 1 oul
Sous-sol Réserve économat 2 oul
Sous-sol Sanit. 3 Oul
Sous-sol Stockage foyer vie Oul
Sous-sol Ancien funerarium Oul
Sous-sol Ancienne chapelle Oul
Sous-sol Réserve oxygene oul
Sous-sol Trémie non équipée oul
Sous-sol Réserve amicale Oul
Sous-sol Garage Oul
Sous-sol Stock. Chariots 1 Oul
Sous-sol Stock. Chariots 2 Oul
Sous-sol Stock. chariots 3 Oul
Sous-sol Loc. poubelles 1 Oul
Sous-sol Loc. poubelles 2 Oul
Sous-sol Stockage Oul
Sous-sol Chaufferie Oul
Sous-sol TGBT Oul
Sous-sol Arrivée oxygene oul
Sous-sol Acces livraison Oul
Sous-sol PI. techniques Oul
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Etage Local / partie d’imtrra?lt;?ll; concerné par les Visitée Justification
Sous-sol Monte-charge NON Non accessible
Sousésdo(! vers Esc. Colimacon oul
Clpets
Tous niveaux ores e NON e ne pas érer eur onetion
Tous niveaux Cage asc. NON Non accessible
Tous niveaux Cage MC NON Non accessible
Tous niveaux Gaines désenfumage NON Non accessible
Tous niveaux Cage esc 1 Oul
Tous niveaux Cage esc 2 Oul
Extérieurs Facades niv sous-sol Oul
Extérieurs Cour logistique oul
Extérieurs Esc. Sortie de secours Oul
Extérieurs Toiture niv cour logistique Oul
Extérieurs Toiture R+3 oul
Extérieurs Arriére cour oul
RdC Hall d'entrée oul
RdC Circulations Oul
RdC Bur. Pharmacie Oul
RdC San. Phar Oul
RdC Vest. Phar Oul
RdC Bur. Pharmacien Oul
RdC Bur. Diététicienne oul
RdC Bur. Restau Oul
RdC Synd. FO Oul
RdC Synd. CGT Oul
RdC Synd. SUD Oul
RdC Loc. DM Oul
RdC Liv. pharma Oul
RdC Sas pharma Oul
RdC Labo Oul
RdC Accueil phar Oul
RdC Pharmacie Oul
RdC San Synd Sud Oul
RdC Sas salle détente oul
RdC Salle détente oul
RdC Salle réunion oul
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Etage Local / partie d’imtrrrzlt;?:: concerné par les Visitée Justification
RdC Bureau entrée oul
RdC Rgt entrée oul
RdC Bur. Méd. Oul
RdC San bur. Méd. oul
RdC Office Oul
RdC Local ménage oul
RdC San animation oul
RdC Animation Ooul
RdC Salle famille Ooul
RdC Cuisine Ooul
RdC San. famille Ooul
RdC Réserve oul
RdC Laverie désaffectée oul
RdC Pl. tech. Oul
R+1 Circulations Ooul
R+1 Pl. tech. Oul
R+1 Chambre 101 Ooul
R+1 Sdb ch 101 Oul
R+1 Chambre 102 Ooul
R+1 Sdb ch 102 Oul
R+1 Chambre 103 Ooul
R+1 Sdb ch 103 Oul
R+1 Chambre 104 Ooul
R+1 Sdb ch 104 Oul
R+1 Chambre 105 Ooul
R+1 Sdb ch 105 Oul
R+1 Chambre 106 Oul
R+1 Sdb ch 106 Oul
R+1 Chambre 107 Oul
R+1 Sdb ch 107 Oul
R+1 Chambre 108 Oul
R+1 Sdb ch 108 Oul
R+1 Chambre 109 Oul
R+1 Sdb ch 109 Oul
R+1 Chambre 110 Oul
R+1 Sdb ch 110 Oul
R+1 Chambre 111 Oul
R+1 Sdb ch 111 Oul
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Etage Local / partie d’imtrrrzlt;?:: concerné par les Visitée Justification
R+1 Chambre 112 oul
R+1 Sdb ch 112 Oul
R+1 Chambre 113 oul
R+1 Chambre 114 oul
R+1 Sdb ch 113 Oul
R+1 Sdb ch 114 Oul
R+1 Chambre 115 oul
R+1 Sdb ch 115 Oul
R+1 Chambre 116 Ooul
R+1 Sdb ch 116 Oul
R+1 Chambre 117 Ooul
R+1 Sdb ch 117 Oul
R+1 Chambre 118 Ooul
R+1 Sdb ch 118 Oul
R+1 Chambre 119 Ooul
R+1 Sdb ch 119 Oul
R+1 Chambre 120 Ooul
R+1 Sdb ch 120 Oul
R+1 Chambre 121 Ooul
R+1 Sdb ch 121 Oul
R+1 Chambre 122 Ooul
R+1 Sdb ch 122 Oul
R+1 Chambre 123 Ooul
R+1 Sdb ch 123 Oul
R+1 Chambre 124 Ooul
R+1 Sdb ch 124 Oul
R+1 Chambre 125 Ooul
R+1 Sdb ch 125 Oul
R+1 Chambre 126 Ooul
R+1 Sdb ch 126 Oul
R+1 San douche pmr Oul
R+1 Ménage oul
R+1 Bureau Oul
R+1 Office Oul
R+1 Accueil Ooul
R+1 San. Personnel Ooul
R+1 Service Ooul
R+1 Prépa sale oul
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Etage Local / partie d’imtrrrzlt;?:: concerné par les Visitée Justification
R+1 Bur medecin oul
R+1 Soins oul
R+1 Prépa propre oul
R+1 Sdb Oul
R+1 San ménage oul
R+1 Séjour oul
R+2 Circulations oul
R+2 Ch 201 Oul
R+2 Sdb ch 201 Oul
R+2 Ch 202 Oul
R+2 Sdb ch 202 Oul
R+2 Ch 203 Oul
R+2 Sdb ch 203 Oul
R+2 Ch 204 Oul
R+2 Sdb ch 204 Oul
R+2 Ch 205 Oul
R+2 Ch 206 Oul
R+2 Sdb ch 205 Oul
R+2 Sdb ch 206 Oul
R+2 Ch 207 Oul
R+2 Sdb ch 207 Oul
R+2 Ch 208 Oul
R+2 Sdb ch 208 Oul
R+2 Ch 209 Oul
R+2 Sdb ch 209 Oul
R+2 Ch 210 Oul
R+2 Sdb ch 210 Oul
R+2 Ch 211 Oul
R+2 Sdb ch 211 Oul
R+2 Ch 212 Oul
R+2 Sdb ch 212 Oul
R+2 Ch 213 Oul
R+2 Sdb ch 213 Oul
R+2 Ch 214 Oul
R+2 Sdb ch 214 Oul
R+2 Ch 215 Oul
R+2 Sdb ch 215 Oul
R+2 Ch 216 Oul
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Etage Local / partie d’imtrrrzlt;?:: concerné par les Visitée Justification
R+2 Sdb ch 216 Oul
R+2 Ch 217 Oul
R+2 Sdb ch 217 Oul
R+2 Ch 218 Oul
R+2 Sdb ch 218 Oul
R+2 Ch 219 Oul
R+2 Sdb ch 219 Oul
R+2 Ch 220 Oul
R+2 Sdb ch 220 Oul
R+2 Ch 221 Oul
R+2 Sdb ch 221 Oul
R+2 Ch 222 Oul
R+2 Sdb ch 222 Oul
R+2 Ch 223 Oul
R+2 Sdb ch 223 Oul
R+2 Ch 224 Oul
R+2 Sdb ch 224 Oul
R+2 Ch 225 Oul
R+2 Sdb ch 225 Oul
R+2 Ch 226 Oul
R+2 Sdb ch 226 Oul
R+2 Douches pmr QuI
R+2 Pl. tech. Oul
R+2 San douche pmr QuI
R+2 Ménage oul
R+2 Bureau Oul
R+2 Office Oul
R+2 Accueil Ooul
R+2 San. Personnel Ooul
R+2 Service Ooul
R+2 Prépa sale oul
R+2 Bur medecin Ooul
R+2 Soins Ooul
R+2 Prépa propre oul
R+2 Sdb Oul
R+2 San ménage oul
R+2 Séjour oul
R+3 Mach. Asc. Ooul

Page : 36/221
Repérage amiante avant travaux




Repérage amiante avant travaux

‘ DOVe Numéro d’offre : 2312631

Numéro de contrat : 2312631 A

Etage Local / partie d’imtr?a?ltéllajl; concerné par les Visitée Justification

Extérieurs Acces entrée principale oul
Sous-sol Stock. pharmacie oul
RDC San. réserve oul
RDC SAS Oul
RDC Rangement oul
RDC Séjour Oul
RDC Cuisine désaffectée oul
RDC Laverie désaffectée oul
Tous niveaux Cage esc 3 Oul
R+3 Toiture Oul

R+3 Equipement machinerie d’ascenseur NON Non investigus—i-s dans un so_uci

de ne pas altérer leur fonction

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction & inspecter
a I'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux
fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de l'arrété du 16 juillet

2019.

Ouvrages ou composants de la

construction

ou a sonder

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter

Matériau ou

Produit

Commentaire

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Plaques ondulées et planes

»)

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles

Plaques en matériaux bitumineux

Revétements anti condensation sous bac acier

Ardoises, bardeaux bitumineux

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Bardeaux bitumineux (« shingles »)

Eléments associés a la toiture

Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a l'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,

closairs, faitages, mitres, costieres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous toiture

Pare-vapeur, pare pluie

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse

Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...),
écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Colles, produits d'accrochage

z|z|v| v |z|Uv|v|z|o|=z| U |OU|O|=z|=z|O|O|O|O|T|=|0| ©

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Facades légeres, murs rideaux,

bardages, panneaux sandwich remplissage

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses

z|v|o| ©
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Revétements intérieurs anti condensation (hors peintures)
Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection thermique ou Flocages, enduits projetés
acoustique sous bardage

Carton-amiante

Facades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis
extérieurs

Revétements plastiques épais (RPE)
Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire

Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation

< ||| £ ||| ©

Couvre-joints
Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)
Peintures décoratives

Eléments associés aux fagcades Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

v|lov|v|=Z|D|D|T| = |D|O|l=z|=2| ©

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage
Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu
Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Poteaux Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment,
matériaux sandwich...), coffrages perdus

T || 2 || || £ |

Cloisons séches (assemblées, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées
préfabriquées) ou non

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Flocages
Plots de colle fixant les cloisons au mur

o

Bandes calicot

enduits de jointoiement des plaques de platre
Sous couches des tissus muraux

R R R 4 4

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes de
cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-
ciment

o

Revétements de murs, poteaux, Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou
cloisons, gaines, coffres les vinyles

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
revétements durs en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage,
primaire d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
Revétements bitumineux

T

I £

Peintures intumescentes
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4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de
platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
Résines

Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et
joints de carrelage

Poutres et charpentes Flocages

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment,
matériaux sandwich)

Peintures intumescentes

< I £ Il 2 | 2|9 £ |0

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure)

Faux plafonds Panneaux et plaques

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

Pare vapeur

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum
entre le faux plafond et le plancher supérieur)

T |T| U [T Z2 [Z2|Z2|IZ| ©

Suspentes et contrevents Flocages
Protections en platre
Peintures intumescentes

< IZIL5| ©

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols Dalles de sol
Nez de marche
Dalles moquettes avec entrecouche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Moquette
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)
Peintures de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

Revétements de sols sportifs

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers
Enduit de cuvelage

Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et
ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

< |IZ|79|7|7| £ 5|9 |ILZ|ILZ|IE| £ |90 ©

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur,  Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
fumée, échappement, autres fluides)

o

Matelas

Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de M
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calorifugeage

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants au
feu

olo|=z|O| =

o

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécanigues

Portes et cloisons palieres Panneaux dans les portes paliéres
Panneaux des cloisons palieres

Parois des équipements Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues
des escaliers mécaniques...)

Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
Isolants

Colles

U(Z(T|T| U |T|T

Joints

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie
bitume), asphaltes

Espaces sportifs Revétements de sols

u|lo| = |O

Aménagements extérieurs Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...)
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6 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date Référence Société Objet Conclusions
12/12/2019 SOCOTEC Rapport de mission de Dans le cadre de la mission, il a été
AAT_HGUID repérage des matériaux repéré des matériaux et produits
E et produits contenant de contenant
lamiante avant de I'amiante
réalisation de travaux
27/06/2022 DTA SOCOTEC DTA Dans le cadre de la mission, il a été
2206CHNBA2 repéré des matériaux et produits
213987 AB contenant
de l'amiante

7 |OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif & usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4
du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul
logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les
conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux.

I communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de l'inspection du travail mentionnés a
l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

8 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ dintervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute
découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifié€és notamment pour des raisons de
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’'une
suspension immeédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de 'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les
travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM - CGSS, des
guides de I'INRS et de TOPPBTP, et des directives de I'inspection du travail.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

Eléments associés a la toiture

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois R+3 - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de Popérateur
Conduits de ventilation en fibro ciment HUBLARD Aurélien
Localisation

Eléments associés a la toiture

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

Ardoises, bardeaux bitumineux

Emplacement

T ———
T ———
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois R+3 - Toiture + bardage
Matériau Date de préléevement Nom de l'opérateur
Ardoises HUBLARD Aurélien
Localisation

Ardoises, bardeaux bitumineux

Résultat amiante

Présence d’amiante ()
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PO01
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints d'assemblage parement briquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Facade

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints d'assemblage parement briquettes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
REEDEE PXS?:rI\)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P002
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle d'assemblage parement briquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Facade

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle d'assemblage parement briquettes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O03
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”d”'t:oec’ﬁ‘égfucrf‘eﬁ;oéiﬁlé'Lf'rsses ou 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Facades lourdes y compris poteaux - Soubassement

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RElenEnE: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P0O04
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Esc. Sortie de secours
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Muret

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Esc. Sortie de secours

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Muret

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence Amiante

Couche

Conclusion amiante

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O06

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Esc. Sortie de secours

Matériau Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Marches escalier

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (granulaire) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Esc. Sortie de secours

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Marches escalier

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (granulaire) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

PO08

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Esc. Sortie de secours

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Peinture sur métal

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Balustres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture sur métal

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PO09

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Esc. Sortie de secours

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Dalle béton

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (granulaire) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O10

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Extérieurs - Facades niv sous-sol

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduit 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Facades lourdes y compris poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PO11
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Facades lourdes y compris poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
REEDEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P012
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Joints de mastic de vitrage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type mastic (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O13
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints de mastic de vitrage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type joint (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P014
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Arriere cour
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”'Obgjs?g”prg'rg:”g‘itg'fns‘egf’gscgﬁaslt‘ii voine 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUST 03 '
granulats (gris)

CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (rouge) 0

Analyse réalisée non conclusive

CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUST 05 granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

RAW PRODUCT Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (blanc)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUST 01 granulats

DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante

CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 02 AR-24-HB-069557-01

CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

CUST 04 AR-24-HB-069557-01

CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O15
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Arriere cour
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”'Obgjs?g”prg'rg:”g‘itg'fns‘egf’gscgﬁaslt‘ii voine 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
CUST 03 - 0
granulats (gris)
CUST 05 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)
CUST 01 Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

RAW PRODUCT Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (rouge) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 04 AR-24-HB-069557-01

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01
CUST 02 AR-24-HB-069557-01
CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O16
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Arriere cour
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”'Obgjs?g”prg'rg:”g‘itgfns‘egf’:ggﬁzlt‘ii vome 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
CUST 03 . 0
granulats (noir)
CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) 0
CUST 01 Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUST 05 granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

RAW PRODUCT Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante

CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 02 AR-24-HB-069557-01

CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

CUST 04 AR-24-HB-069557-01
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PO17

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Arriere cour

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Enrobés bitumineux des couches de voirie

(juste partie bitume), asphaltes 03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

CUST 05 . 0
granulats (noir)
Analyse réalisée non conclusive
CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris) (clair)

RAW PRODUCT

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

CUST 01 granulats (gris) (clair) 0
CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) 0
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
CUST 03 - 0
granulats (gris)
Analyse réalisée non conclusive
CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 04 AR-24-HB-069557-01

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-24-HB-069557-01

Repérage amiante avant travaux
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P0O18
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Acces entrée principale
Matériau Date de prélevement Nom de P'opérateur
Peinture sur béton 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements des marches

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture sur béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type béton (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO19
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduit 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Facades lourdes y compris poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
" PV analyse
Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P020
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints de mastic de vitrage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type mastic (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P021
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Joints de mastic de vitrage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type joint (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P022
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Facades niv sous-sol
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints d'étanchgti:ﬁ;m;e menuiserie et 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures - Porte livraison

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P023
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Garage
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P024
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Garage
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
REEDEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P025
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Garage
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Joints d'assemblage parpaings 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints d'assemblage parpaings

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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wpove

Repérage amiante avant travaux

P026

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Garage

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit de cuvelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit de cuvelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type ciment (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence Amiante

Couche

Conclusion amiante

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O27

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Garage

Matériau Date de prélevement

Nom de P'opérateur

Enduits pelliculaires de lissage/débullage 03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type ciment (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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wpove

P028

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Chaufferie

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Flocages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Flocages

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (gris) (brillant)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P029

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Chaufferie

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Enduits a base de ciment

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Murs et cloisons magonnés - A et D

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type ciment (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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wpove

P0O30

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Chaufferie

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a base de ciment 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - B et C

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

PO31

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Chaufferie

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) 03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple bitumineux (noir) 0
CUST 01 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) 0
CUST 02 Matériau fibreux de type isolant (rose) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 02

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
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P032

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Chaufferie

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit de cuvelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit de cuvelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O33

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - TGBT

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Flocages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Flocages

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) (brillant) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
REIEITE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P034

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - TGBT

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Flocages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Flocages

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (gris) (brillant)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O35

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - TGBT

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Enduit de cuvelage

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit de cuvelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type ciment (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
Page : 62/221

Repérage amiante avant travaux
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P036
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Cour logistique
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enrobés bitumin'eux' des couches de voirie 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
(juste partie bitume), asphaltes
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) 0

Analyse réalisée non conclusive

CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
CUST 05 . 0
granulats (noir)
CUST 03 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats

Analyse réalisée non conclusive

CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

RAW PRODUCT Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (gris)

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

cusT o1 granulats 0
DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-24-HB-069557-01
CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 04 AR-24-HB-069557-01

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P0O37
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Extérieurs - Cour logistique
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enrobés bitumin'eux' des couches de voirie 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
(juste partie bitume), asphaltes
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 06 Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) 0
CUST 03 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

granulats (noir)

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUSsT 01 .
granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

RAW PRODUCT Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 02 Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0

CUST 05 .
granulats (noir)

Analyse réalisée non conclusive

CUST 04 Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) 0
granulats (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Rggéljsﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante

CUST 06 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 03 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

CUST 02 AR-24-HB-069557-01

CUST 05 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 04 AR-24-HB-069557-01
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P0O38
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0
CUST 01 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

ana PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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P0O39
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) 0
CUST 01 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

ana PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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P040
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Archives pharmacie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage,
primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence A af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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P041
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Dgt archives pharm
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (orange) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle

RAW PRODUCT (blanc) 0
CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
i PXriril?:rll)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P042
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Dgt archives HG
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (orange) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle

RAW PRODUCT 0
(blanc)
CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV apalyse - n
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P043
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Dgt archives pharm
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cloisons

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
o PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P044
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Dgt archives HG
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, s
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cloisons

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence P af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 70/221
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
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P045
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Archives pharmacie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de carrelage antidérapant 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage antidérapant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type joint ciment (gris) 0
CUST 01 Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV analyse : ;
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P0O46
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Archives HG
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de carrelage antidérapant 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage antidérapant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
Page : 71/221

Repérage amiante avant travaux



wpove

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P047

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Archives HG

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a bas_e d? platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence AmfEmie

Couche

Conclusion amiante

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P048

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Epaisseur (cm)

Sous-sol - Archives pharmacie

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P049
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Archives HG
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
REEDEE PXS?:rI\)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO50
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur

Enduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Cloisons - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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PO51
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs -B

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P052
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, s
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (orange) ; maté[iau semi-dur c_ie type enduit (blanc) ; matériau semi- 0
dur (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O53
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV analyse : ;
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P054
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calicots 03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Murs -CetD

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Calicots
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
RAW PRODUCT Matériau souple fibreux de type papier, Z?\r(;ﬂﬂ Eﬁg;rg)n) en traces ; matériau semi-dur de type 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CusT 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O55
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Limon

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P056
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Tous niveaux - Cage esc 1
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Sous-couches descg?l\éetements souples, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements des marches

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Sous-couches des revétements souples, colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PO57

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Pl. techniques

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Ragréages

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type ragréage (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O58

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Gaines désenfumage

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Joint blanc poudreux

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Trappe désenfumage

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type grunerite-amiante (amosite), chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint blanc poudreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau souple (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type grunerite-amiante (amosite), chrysotile

Repérage amiante avant travaux
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P0O59

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Gaines désenfumage

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Panneau ouvrant 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Trappe désenfumage

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau souple de type joint (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)

PO60

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
Conduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Conduits de fluides (Eaux usées) - Réseaux enterrés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Conduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (marron) (foncé)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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PO61

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Conduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Conduits de fluides (Eaux usées) - Réseaux enterrés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Conduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (marron) (foncé)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P062

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Conduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Conduits de fluides (Eaux usées) - Réseaux enterrés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Conduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) (foncé)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P0O63

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plague 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Parois regard - Réseaux enterrés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Plaque

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

P0O64

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.1

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur

Colles et joints de carrelage, ragréages,

primaires d'accrochage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O65
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles etpjr‘i)ri::rg‘; ggé‘g:zgﬁérgaegréages' 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P066
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.2
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience, ragréage, s
primaire d'accrochage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ;

RAW PROBUCT matériau de type peinture (blanc) + (jaune) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
REIEITE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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PO67

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Sanit.2

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a bas_e d? platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence AmfEmie

Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

P0O68

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.2

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthe 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthe

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS : |

PV analyse

Référence Amiante

Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

P069
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthe 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthe

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
REEDEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO70
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage économat
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, .
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

PO71
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage économat
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es g:sp;it;zlgghtgrsnem projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteau

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux)

RAW PRODUCT X 0
(gris)
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P0O72
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage économat
Matériau Date de prélévement Nom de P'opérateur
Sous couches des tissus muraux, moguettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
murales ou les vinyles
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

PO73
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage économat
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes (bois) 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de plinthes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (noir) ; matériau semi-dur ﬁbrel::)((Jl(lj: (tj);[l);gois, copeaux (marron) ; matériau de type 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rggéljszge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO74
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Matériel HG
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Flocages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Flocages
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

Page : 85/221
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2312631
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Repérage amiante avant travaux
oo

PO75
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Matériel HG
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Doublage mur - C

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bande calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peln_ture _(ngS). ; ma’te_rlau seml-dyr de type enduit (l_)lanc) ; materlau semi-dur 0
de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre
CUST 01 0
(blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence R apalyse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO76
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Sanit.2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Sous couches du revétement plastique 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs et cloisons
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Sous couches du revétement plastique
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0
dur (blanc)
DETAIL DES RESULTATS : |
- PV analyse
REETENEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux
@rove

PO77
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage vie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints de mastic de vitrage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
PO78
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Douches
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
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Repérage amiante avant travaux
@rove

PO79
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stockage économat 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit a base ciment 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - B

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit a base ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
REEDEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P080
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduits & base de ciment, lissés ou talochés s
(ragréage, débullage, lissage) 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgrr:ge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O81
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Plenum

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

REEDEE PXS?:rI\)t,:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P082
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 1

Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur

Ragréage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

. PV analyse

REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P083
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 1
Matériau Date de prélevement Nom de P'opérateur
E”d“'ts(;gfg‘aegg? g'e"gjlrl‘;g 'éssigi ;’get)&"“hes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P084
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 1
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a bas_e dg platre ou CJment (projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés)
Localisation
Poutres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
. PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
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Repérage amiante avant travaux
@rove

P085
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es g:sp;it:zlgghgrsnem projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P086
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Local plan blanc
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en

RAW PRODUCT 0
traces
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O87

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Sous-couches desc(r)e”\éetements souples, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements des marches

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Sous-couches des revétements souples, colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence AmfEmie

Couche

Conclusion amiante

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P0O88

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélévement Nom de P'opérateur
Colles et joints de parement briquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - C

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de parement briquettes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type brique (orange) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P0O89

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Calicots 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs -CetD

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (platreux) (blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P090

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
Enduits 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs -B

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-
dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P0O91

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Limon

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-
dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P092

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Tous niveaux - Cage esc 2

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Plafonds

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

dur (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P093

Nom du client

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Matériau

Sous-sol - Réserve oxygene

Date de prélevement

Peintures de sol

Nom de 'opérateur

03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peintures de sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)

RAW PRODUCT

0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence erﬁ?:rl‘i,:e
Couche

Conclusion amiante

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

P094

Numéro de dossier

Matériau

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Partie d’ouvrage
Sous-sol - Réserve oxygene

Date de prélevement Nom de 'opérateur

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) 0

CUST 02 Matériau de type tresse de fibres (blanc) 0

CUST 01 Matériau souple (noir) 0

DETAIL DES RESULTATS :
Référence Y af‘a'yse
Amiante
Couche

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 02

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P095

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Réserve oxygene

Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - Murs AB C

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P096

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Réserve oxygene

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Conduits et fourreaux - C

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Repérage amiante avant travaux
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P0O97
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”d“'ts(;gfg‘aegg? g'e"gjlrl‘;g 'éssigi ;’get)&"“hes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P098
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Cage d'ascenceur
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, s
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

RAW PRODUCT X L . 4 -
; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P0O99
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Cage d'ascenceur
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas"es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
RElenEnE: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P100
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 2
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS : |

" PV analyse
Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P101
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Joints de Tﬁ;g;g‘;l‘g:;?rﬁﬁrg;o‘ammem 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Menuiseries extérieures

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type mastic (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P102
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 2
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de carrelage, ragréages, s
primaires d'accrochage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P103
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve économat 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - D

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIE: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P104
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve amicale
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P105
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve alimentaire
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - A et B

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P106
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Réserve alimentaire
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit debullage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés - C et D

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit debullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS : |
R(é:foéurgﬂge PXrﬁ?:rI\)tlse Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P107
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Ancien funerarium
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”d“'ts(;gfg‘aegg‘? g;";jlrl‘;g '('essigi ;’g;)&"“hes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT . ! 0
(cémenteux) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P108
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Ancien funerarium
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de clarrelage, ragréages, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
primaires d'accrochage
Localisation
Revétements de sols
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P109
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Ancienne chapelle
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Sous COUCh;igT:StisﬁtiZS"l‘;sfe); mogquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple fibreux de type moquette (rose) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P110
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de carrelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUSsT 01 Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau semi-dur (gris) 0
RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P111
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de carrelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (marron) 0
CUST 01 Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence A analyse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P112
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P113

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) 0
CUST 01 Matériau semi-dur de type joint (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence B analyse 5 5
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P114

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Dalles de sol béton plus résine 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols - Sous le carrelage

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Dalles de sol béton plus résine

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P115
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Pl. techniques
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints d'assemblage parpaings 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joints d'assemblage parpaings

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
REEDEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P116
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Enduits de jointements carreaux de platre 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de jointements carreaux de platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P117

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle revétement plastique 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Soubassements

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle revétement plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces 0
CUST 01 Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence B analyse 5 5
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

P118

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle revétement plastique 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Soubassements

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle revétement plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

CUST 01

Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)

0

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

" PV analyse

Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche

CusT 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P119

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre sur parpaings 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits a base de platre sur parapaings

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

CUST 01

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (platreux) 0

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (platreux) en

RAW PRODUCT 0
traces
DETAIL DES RESULTATS :

o PV analyse

Référence . . .

Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P120

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Stock. Chariots 2

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Colles et joints de carrelage, ragréages, s
primaires d'accrochage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

Epaisseur (cm)

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

wpove

P121

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stock. Chariots 2

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colles et joints de carrelage, ragréages,

primaires d'accrochage 03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

P122

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Stock. Chariots 2

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

Matériau dur de type résine matériau matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
Page :109/221

Repérage amiante avant travaux




Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

P123
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stock. Chariots 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau (gris) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P124
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Stock. chariots 3
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, s
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Murs et cloisons magonnés
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (vert) ; matériau s_emi:dur de type e_nduit (blanc) ; matériau semi-dur 0
de type enduit (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P125
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Acces livraison
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ;

RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P126
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Acces livraison
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base d,e platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation
Murs et cloisons magonnés
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (platreux) (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS : |

" PV analyse
Riluei: Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P127
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Acces livraison
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a bas_e dfe platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation
Murs et cloisons magonnés
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type pein}u_re (jaun_e) + (rouge) ; mate_rial{ semi-dur de _type enduit (blanc) ; 0
matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P128
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Loc. poubelles 1
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base d,e platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation
Murs et cloisons magonnés
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
. PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P129
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Loc. poubelles 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P130
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Loc. poubelles 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P131

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Stockage

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Flocages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Gaines et coffres verticaux et plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Flocages

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (beige)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P132

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Sous-sol - Stockage

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Enduits de ragréage, débullage, lissage

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS : |

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P133
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Sous-couches desc(r)e”\éetements souples, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements des marches

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Sous-couches des revétements souples, colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple (noir) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P134
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base de platre ou ciment projetés, s
lissés ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P135
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits & bas”es sdéesp(lit:;ggh(g?em projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P136
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Synd. CGT
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Sous-couches desc(r)e”\éetements souples, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Sous-couches des revétements souples, colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ez PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P137
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Panneaux de cloisons 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cloisons

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneaux de cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (jaune) + (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau semi-dur (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence e af‘a'yse . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
P138
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - PI. tech.
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ragréages 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de sols
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Ragréages
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type ragréage (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence R af‘a'yse . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P139

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - San Synd Sud

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a ba§e de c[ment, Ilssgs ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
(ragréage, débullage, lissage)
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante de type chrysotile

P140

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - San. Phar

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduits a base d,e platre ou CJment projetés, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
lissés ou talochés
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de

type enduit (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P141
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - San. Phar
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience, ragréage, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
primaire d'accrochage
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV analyse : ;
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P142
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Salle détente
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

Colles et join;s de' faience, ragréage, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien

primaire d'accrochage
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) 0

DETAIL DES RESULTATS :

232 PV analyse
REIEREIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P143

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Circulations

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduits a ba§e de c[ment, Ilssgs ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
(ragréage, débullage, lissage)
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau de type peinture

RAW PRODUCT (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
CusT 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P144

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - San bur. Méd.

Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés

(ragréage, débullage, lissage) 03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P145
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Office
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
E”d“'ts(;gfg‘aegg? g'e"gjlrl‘;g '('fsilesi ;’g;)&"“hes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) en

RAW PRODUCT 0
traces
CUST 01 Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV analyse . -
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P146
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RdC - Office
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de' faience, ragréage, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
primaire d'accrochage
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

Page :121/221
Repérage amiante avant travaux



‘DOVG

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P147

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - Office

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Gaine verticale

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence B analyse 5 5
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P148

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - Office

Matériau

Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colles et joints de faience, ragréage,
primaire d'accrochage

03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage

Objet

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence 2 SR _ _
Couche Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées
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P149

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - San. réserve

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints carrelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (granulaire) (beige)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P150

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - SAS

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Colles et joints de plinthes

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau dur de type ciment-colle (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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P151
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - SAS
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joints d'étanchséti:el’lccilrjl:;e menuiserie et 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Menuiseries

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ana PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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P152
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - SAS
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence R af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
P153
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Rangement
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Sous couches des tissus muraux, moquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
murales ou les vinyles
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - C

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
ana PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
Page :125/221

Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

P154
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Séjour
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Crépi 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cheminée

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Crépis
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de

RAW PRODUCT type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P155
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Séjour
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Joint colle parement briquettes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cheminée
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint colle parement briquettes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) 0
CUST 01 Matériau semi-dur (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CusT 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P156

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Séjour

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit intérieur 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cheminée

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit intérieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P157

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Séjour

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Colles et joints de faience

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

CUSsT 01 Matériau dur de type joint ciment (blanc) 0

RAW PRODUCT

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CusT 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P158
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Cuisine désafectée
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau (friable) (blanc) en traces 0
CUST 01 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
o PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P159
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Laverie désafectée
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de faience
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Reférence PV analyse 3 f
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P160

Nom du client

Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Laverie désafectée

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétement de sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P161

Nom du client

Numéro de dossier Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Cuisine désafectée

Matériau

Date de prélevement Nom de 'opérateur

Enduits a base ciment

03/04/2024 HUBLARD Aurélien

Localisation

Plafonds

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduits a base ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux)

RAW PRODUCT - 0
(gris)
DETAIL DES RESULTATS :
ana PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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P162
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Cuisine désafectée
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de plinthes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type joint ciment (beige) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
REETENEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P163
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Laverie désafectée
Matériau Date de prélévement Nom de I’opérateur
Colles et joints de plinthes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de plinthes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (J?tl).llgi)cgbelge) ; matériau dur de type ciment-colle 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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P164

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Cuisine désafectée

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits de ragréage, débullage, lissage 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux)

RAW PRODUCT 0

(gris)
DETAIL DES RESULTATS :
" PV analyse
Réference Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P165

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RDC - Cuisine désafectée

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Enduits a base ciment, jonction mur et

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

plafond

Localisation

Murs et cloisons magonnés

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits & base ciment, jonction mur et plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit

RAW PRODUCT
(blanc) en traces

0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence Amiante

Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - Animation

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de faience

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P167

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - Hall d'entrée

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Colles et joints de plinthes

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colles et joints de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P168

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

RdC - Hall d'entrée

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et jcints de carrelage, ragréages, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
primaires d'accrochage
Localisation

Revétements de sols

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet :

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires

d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau dur de type joint ciment (gris)

0

CUST 01

Matériau dur de type ciment-colle (gris)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence P emEles
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées

P169

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Circulations

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

03/04/2024

HUBLARD Aurélien

Localisation

Facades lourdes y compris poteaux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (cémenteux) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
202 PV analyse
Reéference Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

P170
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois R+2 - Circulations
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduits a ba§e de c[ment, Ilssgs ou talochés 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
(ragréage, débullage, lissage)
Localisation
Poteaux
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type pelptpre (vert_) ; matériau seml-qur ge type endun_ (blanc) en traces ; 0
matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
es PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
P171
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois R+2 - Douches pmr
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colles et joints de' faience, ragréage, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
primaire d'accrochage
Localisation
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUSsT 01 Matériau dur de type joint ciment (blanc) 0
RAW PRODUCT Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence Py af‘a'yse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P172

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Bureau

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Doublage mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant)

(beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P173

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Office

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Doublage mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
CUST 02 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
REETENEE PXrﬁ?:rI\)t/:e Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P174

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Office

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colles et joints de faience 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faience

(gris) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces

0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

P175

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Service

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Bande calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Doublage mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre 0
(blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV analyse ; .
Couche Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01

AR-24-HB-069557-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

P176

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Ch 212

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cloisons

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture
RAW PRODUCT (vert) ; matériau (friable) (beige) en traces 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre 0
(blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV an EEE . -
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P177

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

Groupe Hospitalier Artois-Ternois

R+2 - Ch 206

Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
Bandes calicot 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation
Cloisons

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Bandes calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de

type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse

Amiante Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
@rove

P178
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Loc. poubelles 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Relevés : revetem(iré];s b)ltumlneux (bandes, 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Relevés : revétements bitumineux (bandes, lés...)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
REIEDEIEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
P179
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois Sous-sol - Loc. poubelles 2
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

Parties planes : revétements bitumineux
(bandes, Iés...), écrans de semi 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
indépendance, pare-vapeur

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple bitumineux (noir) 0
DETAIL DES RESULTATS :
232 PV analyse
RELETEEE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro d’offre : 2312631
Numéro de contrat : 2312631 A

Repérage amiante avant travaux
oo

P180
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
Groupe Hospitalier Artois-Ternois RDC - Laverie désafectée
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plagues fines et cassantes 03/04/2024 HUBLARD Aurélien
Localisation

Faux plafonds

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Plaques fines et cassantes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
e PV analyse
reEEcE Amiante Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-HB-069557-01 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage

Légende :

‘ Dalles de sol + colle noire

‘ Enduit de jointement des plaques de plétre - calicots

e — — - = — N -
Clien Groupe Hospitalier Artois-Ternois itre Localisation des prélévements et sondages avec amiante . [Colle de faience ‘ Enduit ciment mur
N° rapport : 81407 EHPAD Henri Guidet .
N° planche : 1/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République [ Colle de plinthes \ Enduit ciment plafond
. 4 62450 BAPAUME
Type : Planche de repérage usuel en plan - - :
pérag p _ — - [ Joint et trappe de desenfumage [ ‘ Conduit (fourreau) en fibre-ciment
Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet
Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : Sous-sol
Origine du plan : Commentaire :
Trappe désenfumage
Colle de plinthes | [Panneau ouvrant
P042 - 2014 P059
Joint blanc Dalles de sol bleues + colle
Colles et joints de faience Dormant de trappe de desenfumage Doublage mur P039
P040 - 7016 P058 Bande calicot / PO75 ||7002
Ll J

b

Colle de plinthes
P041 - 2014

|

/

*

HAUT

Repérage amiante avant travaux

“““““ 7002
ocal bowbele
”””” almentane charios chanots
modage o MC
by ve 7
»»»»» [ ’] L q
Dalles de sol bleues + colle 7016 || 2@ S fL/z
P038 - 2002 ks L e N o - S
= = 3 e L=
| fe scas
7002 . bsison
Enduit ciment mur béton e ——
P090
1 o
risene 02
Conduit (fourreau) en fibres-ciment dans maconnerie bk:ﬁ'/\'f—
P096
SOr18 FRCOUS b | # \_\i. eced YORY
Enduit ciment plafond béton cours ogistque
P092 I
7002 (limite de détection) T: o poubels
|
amivée 02
~A
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Planche de repérage

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des préléevements et sondages sans amiante
I s 81407 EHPAD Henri Guidet

N° planche : 2/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République

Type : Croquis 62450 BAPAUME

Date : 08/04/2024 Batiment :

Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : Sous-sol

Origine du plan : Commentaire :

Légende :

[ ] Prétévement négatif

[ ] sondage

Muret

P004

Enduit pelliculaire de lissage/débullage

Menuiseries extérieures
Joint de mastic de vitrage
P012

P006

|P008 |

Facade
Enduit
P019

Menuiseries extérieures
Joint de mastic de vitrage
P021

**

P077 g

Facade

P002

Colle d'assemblage parement briquettes

P001

Facade
Joint d'assemblage parement briquettes

Menuiseries extérieures
Joint de mastic de vitrage
P020

sodme . |P079 sndkage
P070 P072 B119]
oy
=7
P123]
. POg1 ERE q m m
P06 e s
simentsine
“:dm P110
P086 iLJ = 05
Facade saier (5060 [P107]
Enduit anckage P098 ——— rl 1
P010 ﬁ 03 g
— | — P108 P0264
én P100 \—TP109 = P025
L s e
BO9E P0g99 P (mmuw m ome  |P111
stk =
50531 U [z017 o B107 P023
résere 02 R ll] ﬁ ) 2 r[l\(q
|P094| b .
P07 T || [Menuiserie extérieure
o st 2 — — Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
i i Menuiseries exterieures  ||on55
Facade| [Joint de mastic de vitrage =
M 2012| 5070 Enduit P013 Enrobés bitumineux
PO11 PO36

[2011]

124

P127

P125
[F126

P037

Enrobés bitumineux (réparation)

cours logeique

P033
i E 1
P034
|
t locad poubeiie .\~
1 R
amivee 02
~
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; Légende :

Planche de repérage

[ ] ‘ Panneau de cloison en fibre-ciment ‘ Enduit ciment plafond

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des prélevements et sondages avec amiante ’ Enduit ciment mur ST l Dalles de sol + colle noire
I s 81407 EHPAD Henri Guidet — .
Ne planche : 3/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République - l Enduit ciment poteau l Colle de fajence
Type : Planche de repérage usuel en plan 62450 BAPAUME D l Joint entre menuiserie et structure
Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet
Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : RdC
Origine du plan : Commentaire :

Dalles de sol jaunes + colle noire

2001 Fanneau de cloison en fibre-ciment
7001 F137 7003 Colle de faience
:I Ancien Prel. AAT HGUIDERO7S
4 - J 7016 :
i |

searisae |Z001

Enduit ciment poteau
F139
7008

Z002

Joint entre menuiserie et structure

I| m f"\ - ] 1[.-: 1m1 - 11 1[.- ‘llr
P151 N 1 S N | = I S || W O e Y | S5
Enduit ciment mur béton
P152 Plafond + poutre
Dalle de sol bleues + colle | |Dalles de sol marrons + colle Enduit ciment
Z003 P161
Z002
Z018 Enduit mur
Z007
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Planche de repérage

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des préléevements et sondages sans amiante
T etgptons: 81407 EHPAD Henri Guidet

N° planche : 4/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République

Type : Planche de repérage usuel en plan 62450 BAPAUME

Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet
Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : RdC
Origine du plan : Commentaire :

[ ] Prélévement négatif

[ ] sondage

Colle de plinthes
Ancien Prél. AAT_HGUIDEPO073

Enduit mur

Ancien Prél. AAT_HGUIDEP074

Enduit mur
Ancien Prél. AAT_HGUIDEP060

Colle carrelage

Apcien Prél. AAT HGUIDEPO072

Enduit mur

Ancien Prél. AAT_HGUIDEP061

73

Enrobés bitumineux (rouge)

Enrobés bitumineux (noir)
P016

le.
n
* "

Dalles de sol + colle jaune
Ancien Prél.

Faux plafond
Ancien Prél.
AAT_HGUIDEP063

: PO15
g ¥ o5 i
] R Ee—y— Y == = )Y Filimmin | M \z_g I\ 40 i
. . VIV / / Enrobés bitumineux (noir)
S - — - ) PO17
alicot —
Ancien Prél. e IT‘DnOr;)ges bitumineux (rouge)
AAT_HGUIDEP062 4 e
9 i Colle de faience
séour l3 Ancien Prél. AAT_HGUIDEP082
-

1%

Fgp

AAT_HGUIDEPO64

a8

*

FAY
JY [ —

Revétements de sols

P168

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

M

o

3 = cuising distbution
aamaton sale Grdle désatecss
\ \ \ [P159
L ez AL hAS
1. Alla 1
I/ W o Y S i | — | (11 ‘1]’ || 1)
Revétements de sols P180
3 4 a2t (2011 Colles et joints de carrelage :
Z010 | Ancien Prél. AAT_HGUIDEPO078

Z017

Faux plafond

Ancien Prél. AAT_HGUIDEPQO79
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; Legende :

Planche de reperage == Dalles de sol + colie noire
Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des préléevements et sondages avec amiante Enduit ciment poa‘eau beton
N° rapport : 81407 EHPAD Henri Guidet B Enduif ciment mur baton
N° planche : 5/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République Colle de plinthes
Type : Planche de repérage usuel en plan 62450 BAPAUME . Colle de faisnce
Date : 08/04/2024 Batiment Henri Guidet [ sondage
Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : R+1 Enduif de jointement plétra
Origine du plan : Commentaire :

B0

e
e

4 (5088 - Colle de faience
Ancien prelévement
AAT HGUIDEPD33
018

2013 - Colle de plinthes
g| [Ancien prelevement
AAT_HGUIDEP034 Dalle de sol bleues + colle

= 2002

Enduit ciment poteau
2004

Al ]
jY L — - L

Colle de faience
} Ancien prelevement
Enduit ciment mur béton AAT HGUIDEPO33

Z007 Ancien Prél. AAT_HGUIDEP048 |[£016
Enduit de jointement platre
S227
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Planche de repérage

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des préléevements et sondages sans amiante
DIERECI 81407 EHPAD Henri Guidet

N° planche : 6/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République

Type : Planche de repérage usuel en plan 62450 BAPAUME

Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet

Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : R+1

Origine du plan : Commentaire :

Legende :

|:| Sondage

|:| Frefevement negallf
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Planche de repérage

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des préléevements et sondages sans amiante
DIERECIE 81407 EHPAD Henri Guidet

N° planche : 8/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République

Type : Planche de repérage usuel en plan 62450 BAPAUME

Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet

Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : R+2

Origine du plan : Commentaire :

Légende :
[ ] Prelevems

[ 1 sondags

nf negallf

Colle et joints de faience S084

Dalles de sol grises + colle jaune

Ancien prélevement AAT_HGUIDEP020

Cloison

Colles et joint de faience

Z009

| Bande calicot

| [zo09]  [Z009 \ P177 P171 _ Z009 1.

/] A VS b
I\ = /T T\ \\\\ = /T T\ = /[ /,/1 T 2=

"\\\

Ll
VIV

P052

Z009
Enduit cloison
P050
Z005
i
Enduit plafond
P053
Enduit limon
P055 -
Enduit

Rampant sous-escalier

Z009

Enduit cloison
Z005

L

N

“*

\"\i

Calicot
P054

Doublage mur

Enduit mur Cloison

P051

P176

Bande calicot

Doublage mur
Bande calicot
P172

el
VIV

8 "/.m
Doublage mur| 4 i
Bande calicot
P175 TR g vom
8 RIA
Doublage mur [<fl gl ofice
Bande calicot
P173 1 "
Colle et joint de faience
P174 Ll

Z010| (P088 - Z012

Doublage mur
Calicot
P089

1800

Repérage amiante avant travaux

Page : 147/
221




Planche de repérage

Client : Groupe Hospitalier Artois-Ternois Titre : Localisation des prélevements
N° rapport : 81407 EHPAD Henri Guidet

N° planche : 9/9 Version : 0 Lieu d'intervention : 55 rue de la République

Type : Vue aérienne 62450 BAPAUME

Date : 08/04/2024 Batiment : Henri Guidet

Intervenant : HUBLARD Aurélien Etage : R+3

Origine du plan :

Commentaire :

Legende :

[ ] Preigvernent négatif

Ardolses en amiante-ciment
[ ] Conauit fibre-cimeant

Pare-vapeur
Ancien prél. AAT_HGUIDEPO087

>

Relevé d'étanchérté (acrotéres)
Ancien prél. AAT_HGUIDEP086

Revétement d'étanchéité bitumineux
Ancien prél. AAT_HGUIDEP085

Ardoises
Ancien préel AAT_HGUIDEPO088

Conduits de ventilation
Ancien prél AAT_HGUIDEP089

Repérage amiante avant travaux

Page : 148/
221




Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES
PV_00720240401281282

& eurofins
Analyses pour le Batiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCT!
Monsieur Aurélien HUBLARD

Rue Pierre et Marie Curie - ZA du 14 juillet

62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Notre référence : AR-24-HB-069557-01

Numeéro de dossier : 24N015114

Référence de dossier :

81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME -
Groupe Hospitalier Artois-Ternois

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24N015114-001 - Référence PO01-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Fagade - Joints
d'assemblage parement briquettes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-002 - Référence P002-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Fagade - Colle
d'assemblage parement briquettes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-003 - Référence P003-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - Soubassement - Fagades
lourdes y compris poteaux - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, prélevé pai
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-004 - Référence P004-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Muret - Enduits
pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-005 - Référence PO05-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Muret - Enduits
pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-006 - Référence PO06-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Marches escalier - Enduits
pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https.//www.eurofins. frlamiante/analyses’
SAS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208
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Analyses pour le Batiment

- N” 24N015114-007 - Référence POO7-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Marches escalier - Enduits
pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-008 - Référence PO08-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Balustres - Peinture sur
métal, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-009 - Référence PO09-Extérieurs - Esc. Sortie de secours - - Dalle béton - Enduits
pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-010 - Référence PO10-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Fagades lourdes y compris
poteaux - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-011 - Référence PO11-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Fagades lourdes y compris
poteaux - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-012 - Référence PO12-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Menuiseries extérieures -
Joints de mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-013 - Référence P013-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Menuiseries extérieures -
Joints de mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-014 - Référence P0O14-Extérieurs - Arriére cour - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-015 - Référence PO15-Extérieurs - Arriére cour - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-016 - Référence PO16-Extérieurs - Arriére cour - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-017 - Référence PO17-Extérieurs - Arriére cour - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208
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- N° 24N015114-018 - Référence P0O18-Extérieurs - Accés entrée principale - - Revétements des
marches - Peinture sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-019 - Référence P0O19-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Fagades lourdes y compris
poteaux - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-020 - Référence P020-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Menuiseries extérieures -
Joints de mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-021 - Référence P021-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - - Menuiseries extérieures -
Joints de mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-022 - Référence P022-Extérieurs - Fagades niv sous-sol - Porte livraison - Menuiseries
extérieures - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-023 - Référence P023-Sous-sol - Garage - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de
ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-024 - Référence P024-Sous-sol - Garage - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de
ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-025 - Référence P025-Sous-sol - Garage - - Murs et cloisons magonnés - Joints
d'assemblage parpaings, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-026 - Référence P026-Sous-sol - Garage - - Revétements de sols - Enduit de cuvelage,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-027 - Référence P027-Sous-sol - Garage - - Poteaux - Enduits pelliculaires de
lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-028 - Référence P028-Sous-sol - Chaufferie - - Plafonds - Flocages, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208

Page : 151/
221
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

Repérage amiante avant travaux
oo

<& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N” 24N015114-029 - Référence P029-Sous-sol - Chaufferie - A et D - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 24N015114-030 - Référence P030-Sous-sol - Chaufferie - B et C - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-031 - Référence P031-Sous-sol - Chaufferie - - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-032 - Référence P032-Sous-sol - Chaufferie - - Revétements de sols - Enduit de
cuvelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-033 - Référence P033-Sous-sol - TGBT - - Murs - Flocages, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-034 - Référence P034-Sous-sol - TGBT - - Plafonds - Flocages, prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N® 24N015114-035 - Référence P035-Sous-sol - TGBT - - Revétements de sols - Enduit de cuvelage,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-036 - Référence P0O36-Extérieurs - Cour logistique - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-037 - Référence P037-Extérieurs - Cour logistique - - Revétement de sol - Enrobés
bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-038 - Référence P038-Sous-sol - Circulations - - Revétements de sols - Dalle de sol,
colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-039 - Référence P039-Sous-sol - Circulations - - Revétements de sols - Dalle de sol,
colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
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- N° 24N015114-040 - Référence P040-Sous-sol - Archives pharmacie - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire
d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-041 - Référence P041-Sous-sol - Dgt archives pharm - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-042 - Référence P042-Sous-sol - Dgt archives HG - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-043 - Référence P043-Sous-sol - Dgt archives pharm - - Cloisons - Enduits a base de
plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-044 - Référence P044-Sous-sol - Dgt archives HG - - Cloisons - Enduits a base de
plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-045 - Référence P045-Sous-sol - Archives pharmacie - - Revétements de sols - Colles
et joints de carrelage antidérapant, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-046 - Référence P046-Sous-sol - Archives HG - - Revétements de sols - Colles et joints
de carrelage antidérapant, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-047 - Référence P047-Sous-sol - Archives HG - - Plafonds - Enduits & base de plétre ou
ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N 24N015114-048 - Référence P048-Sous-sol - Archives pharmacie - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-049 - Référence P049-Sous-sol - Archives HG - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
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- N° 24N015114-050 - Référence P050-Tous niveaux - Cage esc 1 - A - Cloisons - Enduits, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-051 - Référence P051-Tous niveaux - Cage esc 1 - B - Murs - Enduits, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-052 - Référence P052-Tous niveaux - Cage esc 1 - - Plafonds - Enduits & base de plétre
ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-053 - Référence P053-Tous niveaux - Cage esc 1 - - Plafonds - Enduits & base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-054 - Référence P054-Tous niveaux - Cage esc 1 - C et D - Murs - Calicots, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-055 - Référence P055-Tous niveaux - Cage esc 1 - - Limon - Enduit, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-056 - Référence P056-Tous niveaux - Cage esc 1 - - Revétements des marches -
Sous-couches des revétements souples, colle, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-057 - Référence P057-Sous-sol - Pl. techniques - - Revétements de sols - Ragréages,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-058 - Référence P058-RdC - Gaines désenfumage - - Trappe désenfumage - Joint blanc
poudreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-059 - Référence P059-RdC - Gaines désenfumage - - Trappe désenfumage - Panneau
ouvrant, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-060 - Référence P060-Sous-sol - Circulations - Réseaux enterrés - Conduits de fluides
(Eaux usées) - Conduits, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-061 - Référence P061-Sous-sol - Circulations - Réseaux enterrés - Conduits de fluides
(Eaux usées) - Conduits, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208

Page : 154/
221
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

Repérage amiante avant travaux
oo

<& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N” 24N015114-062 - Référence P062-Sous-sol - Circulations - Réseaux enterrés - Conduits de fluides
(Eaux usées) - Conduits, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-063 - Référence P063-Sous-sol - Circulations - Réseaux enterrés - Parois regard -
Plaque, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-064 - Référence P064-Sous-sol - Sanit. 1 - - Revétements de sols - Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-065 - Référence P065-Sous-sol - Sanit.2 - - Revétements de sols - Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N” 24N015114-066 - Référence P066-Sous-sol - Sanit.2 - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 24N015114-067 - Référence P067-Sous-sol - Sanit.2 - - Murs et cloisons magonnés - Enduits a base
de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-068 - Référence P068-Sous-sol - Sanit.2 - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de plinthe, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-069 - Référence P069-Sous-sol - Sanit.1 - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de plinthe, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-070 - Référence P0O70-Sous-sol - Stockage économat - - Plafonds - Enduits & base de
plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-071 - Référence PO71-Sous-sol - Stockage économat - - Poteau - Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES
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- N° 24N015114-072 - Référence P072-Sous-sol - Stockage économat - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-073 - Référence P073-Sous-sol - Stockage économat - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes (bois), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND
EST ANALYSES

- N° 24N015114-074 - Référence P074-Sous-sol - Matériel HG - - Plafonds - Flocages, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-075 - Référence P075-Sous-sol - Matériel HG - C - Doublage mur - Bandes calicot,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-076 - Référence P076-Sous-sol - Sanit.2 - - Murs et cloisons - Sous couches du
revétement plastique, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-077 - Référence PO77-Sous-sol - Stockage vie - - Menuiseries extérieures - Joints de
mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-078 - Référence P078-Sous-sol - Douches - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de
ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-079 - Référence P079-Sous-sol - Stockage économat 2 - B - Murs et cloisons magonnés
- Enduit & base ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-080 - Référence P080-Sous-sol - Circulations - - Poteaux - Enduits & base de ciment,
lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-081 - Référence P081-Sous-sol - Circulations - Plenum - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 24N015114-082 - Référence P082-Sous-sol - Réserve économat 1 - - Revétements de sols -
Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
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- N” 24N015114-083 - Référence P083-Sous-sol - Réserve économat 1 - - Poteaux - Enduits & base de
ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND
EST ANALYSES

- N° 24N015114-084 - Référence P084-Sous-sol - Réserve économat 1 - - Poutres - Enduits & base de
plétre ou ciment (projetés, lissés ou talochés), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-085 - Référence P085-Sous-sol - Réserve économat 1 - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de pléatre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-086 - Référence P086-Sous-sol - Local plan blanc - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-087 - Référence P087-Tous niveaux - Cage esc 2 - - Revétements des marches -
Sous-couches des revétements souples, colle, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-088 - Référence P088-Tous niveaux - Cage esc 2 - C - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de parement briquettes, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-089 - Référence P089-Tous niveaux - Cage esc 2 - C et D - Murs - Calicots, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-090 - Référence P090-Tous niveaux - Cage esc 2 - B - Murs - Enduits, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-091 - Référence P091-Tous niveaux - Cage esc 2 - - Limon - Enduit, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-092 - Référence P092-Tous niveaux - Cage esc 2 - - Plafonds - Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
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- N° 24N015114-093 - Référence P093-Sous-sol - Réserve oxygéne - - Revétements de sols - Peintures
de sol, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-094 - Référence P094-Sous-sol - Réserve oxygéne - - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-095 - Référence P095-Sous-sol - Réserve oxygéne - Murs A B C - Murs et cloisons
magonnés - Enduits de ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-096 - Référence P096-Sous-sol - Réserve oxygeéne - C - Conduits et fourreaux -
Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N” 24N015114-097 - Référence P097-Sous-sol - Circulations - - Poteaux - Enduits & base de ciment,
lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N” 24N015114-098 - Référence P098-Sous-sol - Cage d'ascenceur - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-099 - Référence P099-Sous-sol - Cage d'ascenceur - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits a base de plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-100 - Référence P100-Sous-sol - Réserve économat 2 - - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-101 - Référence P101-Sous-sol - Réserve économat 2 - - Menuiseries extérieures -
Joints de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), prélevé par vos soins, et analysé par GRANC
EST ANALYSES

- N° 24N015114-102 - Référence P102-Sous-sol - Réserve économat 2 - - Revétements de sols - Colles
et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND
EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208

Page : 158/
221
Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

Repérage amiante avant travaux
oo

<& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N” 24N015114-103 - Référence P103-Sous-sol - Réserve économat 2 - D - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-104 - Référence P104-Sous-sol - Réserve amicale - A - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-105 - Référence P105-Sous-sol - Réserve alimentaire - A et B - Murs et cloisons
magonnés - Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-106 - Référence P106-Sous-sol - Réserve alimentaire - C et D - Murs et cloisons
magonnés - Enduit debullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-107 - Référence P107-Sous-sol - Ancien funerarium - - Poteaux - Enduits & base de
ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND
EST ANALYSES

- N” 24N015114-108 - Référence P108-Sous-sol - Ancien funerarium - - Revétements de sols - Colles et
joints de carrelage, ragréages, primaires d‘accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND ES1
ANALYSES

- N” 24N015114-109 - Référence P109-Sous-sol - Ancienne chapelle - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-110 - Référence P110-Sous-sol - Circulations - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-111 - Référence P111-Sous-sol - Circulations - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-112 - Référence P112-Sous-sol - Circulations - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES
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- N° 24N015114-113 - Référence P113-Sous-sol - Circulations - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-114 - Référence P114-Sous-sol - Circulations - Sous le carrelage - Revétements de sols -
Dalles de sol béton plus résine, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-115 - Référence P115-Sous-sol - PI. techniques - - Murs - Joints d'assemblage
parpaings, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-116 - Référence P116-Sous-sol - Circulations - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de
jointements carreaux de platre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 24N015114-117 - Référence P117-Sous-sol - Circulations - Soub. its - Revét: nts de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle revétement plastique, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-118 - Référence P118-Sous-sol - Circulations - Soub. its - Revét: nts de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle revétement plastique, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-119 - Référence P119-Sous-sol - Circulations - - Murs et cloisons magonnés - Enduits &
base de platre sur parpaings, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-120 - Référence P120-Sous-sol - Stock. Chariots 2 - - Revétements de sols - Colles et
joints de carrelage, ragréages, primaires d‘accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND ES1
ANALYSES

- N” 24N015114-121 - Référence P121-Sous-sol - Stock. Chariots 2 - - Revétements de sols - Colles et
joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND ES1
ANALYSES

- N° 24N015114-122 - Référence P122-Sous-sol - Stock. Chariots 2 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES
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- N” 24N015114-123 - Référence P123-Sous-sol - Stock. Chariots 2 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-124 - Référence P124-Sous-sol - Stock. chariots 3 - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-125 - Référence P125-Sous-sol - Accés livraison - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de pléatre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N 24N015114-126 - Référence P126-Sous-sol - Accés livraison - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-127 - Référence P127-Sous-sol - Acceés livraison - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-128 - Référence P128-Sous-sol - Loc. poubelles 1 - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-129 - Référence P129-Sous-sol - Loc. poubelles 1 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-130 - Référence P130-Sous-sol - Loc. poubelles 1 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-131 - Référence P131-Sous-sol - Stockage - - Gaines et coffres verticaux et plafond -
Flocages, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-132 - Référence P132-Sous-sol - Stockage - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de
ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
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- N” 24N015114-133 - Référence P133-Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon - - Revétements des
marches - Sous-couches des revétements souples, colle, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND
EST ANALYSES

- N° 24N015114-134 - Référence P134-Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon - - Murs et cloisons
magonnés - Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-135 - Référence P135-Sous-sol vers Rdc - Esc. Colimagon - - Murs et cloisons
magonnés - Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N 24N015114-136 - Référence P136-RdC - Synd. CGT - - Revétements de sol - Sous-couches des
revétements souples, colle, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-137 - Référence P137-RdC - Circulations - - Cloisons - Panneaux de cloisons, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-138 - Référence P138-RdC - PI. tech. - - Revétements de sols - Ragréages, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-139 - Référence P139-RdC - San Synd Sud - - Poteaux - Enduits a base de ciment,
lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-140 - Référence P140-RdC - San. Phar - - Murs et cloisons magonnés - Enduits & base
de plétre ou ciment projetés, lissés ou talochés, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-141 - Référence P141-RdC - San. Phar - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-142 - Référence P142-RdC - Salle détente - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES
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- N° 24N015114-143 - Référence P143-RdC - Circulations - - Poteaux - Enduits a base de ciment, lissés
ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-144 - Référence P144-RdC - San bur. Méd. - - Poteaux - Enduits & base de ciment,
lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-145 - Référence P145-RdC - Office - - Poteaux - Enduits a base de ciment, lissés ou
talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-146 - Référence P146-RdC - Office - - Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,
coffres - Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé
par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-147 - Référence P147-RdC - Office - - Gaine verticale - Bandes calicot, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-148 - Référence P148-RdC - Office - - Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,
coffres - Colles et joints de falence, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé
par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-149 - Référence P149-RDC - San. réserve - - Revétement de sol - Colles et joints
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-150 - Référence P150-RDC - SAS - - Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,
coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-151 - Référence P151-RDC - SAS - - Menuiseries - Joints d'étanchéité entre
menuiserie et structure, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-152 - Référence P152-RDC - SAS - - Murs et cloisons magonnés - Enduits de ragréage
débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-153 - Référence P153-RDC - Rangement - C - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
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- N° 24N015114-154 - Référence P154-RDC - Séjour - - Cheminée - Crépi, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-155 - Référence P155-RDC - Séjour - - Cheminée - Joint colle parement briquettes,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-156 - Référence P156-RDC - Séjour - - Cheminée - Enduit intérieur, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-157 - Référence P157-RDC - Séjour - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-158 - Référence P158-RDC - Cuisine désafectée - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N” 24N015114-159 - Référence P159-RDC - Laverie désafectée n°2 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-160 - Référence P160-RDC - Laverie désafectée n°2 - - Revétement de sol - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-161 - Référence P161-RDC - Cuisine désafectée - - Plafonds - Enduits & base ciment,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-162 - Référence P162-RDC - Cuisine désafectée - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-163 - Référence P163-RDC - Laverie désafectée n°2 - - Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-164 - Référence P164-RDC - Cuisine désafectée - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits de ragréage, débullage, lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
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- N” 24N015114-165 - Référence P165-RDC - Cuisine désafectée - - Murs et cloisons magonnés -
Enduits & base ciment, jonction mur et plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-166 - Référence P166-RdC - Animation - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-167 - Référence P167-RdC - Hall d'entrée - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-168 - Référence P168-RdC - Hall d’entrée - - Revétements de sols - Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-169 - Référence P169-R+2 - Circulations - - Fagades lourdes y compris poteaux -
Enduits pelliculaires de lissage/débullage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-170 - Référence P170-R+2 - Circulations - - Poteaux - Enduits a base de ciment, lissés
ou talochés (ragréage, débullage, lissage), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-171 - Référence P171-R+2 - Douches pmr - - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles et joints de faience, ragréage, primaire d'accrochage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-172 - Référence P172-R+2 - Bureau - - Doublage mur - Bandes calicot, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-173 - Référence P173-R+2 - Office - - Doublage mur - Bandes calicot, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-174 - Référence P174-R+2 - Office - - Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,
coffres - Colles et joints de faience, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 24N015114-175 - Référence P175-R+2 - Service - - Doublage mur - Bandes calicot, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
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et analysé par GRAND EST ANALYSES

et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N015114-178 - Référence P178-Sous-sol - Loc. poubelles 2 - - Etanchéité de toiture terrasse -
Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 24N015114-179 - Référence P179-Sous-sol - Loc. poubelles 2 - - Etanchéité de toiture terrasse -
Parties planes : revétements bitumineux (bandes, 1és...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

cassantes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins A pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: 43332108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: .eurofins,
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208

- N° 24N015114-176 - Référence P176-R+2 - Ch 212 - - Cloisons - Bandes calicot, prélevé par vos soins,

- N° 24N015114-177 - Référence P177-R+2 - Ch 206 - - Cloisons - Bandes calicot, prélevé par vos soins,

- N° 24N015114-180 - Référence P180-RDC - Laverie désafectée n°2 - - Faux plafonds - Plaques fines e.
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<% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page1/49
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Recu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° : Honvistel Tech Préparation
e, Reéférence client Descrip \thede /. T orepT Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
v .
001 | 24N015114-001 - Matériau semi-dur ’1516,; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(| POO1-Extérieurs - (marron) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Fagade - Joints interne de
d"assemblage traitement)
parement briquettes
= > N
002 | 24N015114-002 - Matériau semi-dur ?AI\IEIIGR 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P002-Extérieurs - (marron) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Fagade - Colle interne de
d"assemblage traitement)
parement briquettes
003 | 24N015114-003 - Matériau semi-dur (gris) | MET > 172 "|Calcinationet | Fibres d'amiante non
. / NH6R ;
(1| PO0O3-Extérieurs - attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
Soubassement - interne de
Fagades lourdes y traitement)
compris poteaux -
Enduits extérieurs
(projetés, lissés ou
talochés), crépis
extérieurs
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS

S.AS. aucapitalde 10 000 € RCS : 452 029 283
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«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page2/49

N° N Technk ~
i Description visuelle 4 St
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- ® % . hd hd *
o0 gg’;g?:éw 08 E Matériau semi-dur (gris) ;‘ﬁ:"’s,; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
SEXROOUIS ~ESC. attaque acide détectées
Sortie de secours - - (méthode
Muret - Enduits interne de
pelliculaires de traitement)
lissage/débullage
- » -
005 | 24N015114-005 - Matériau semi-dur (gris) ;‘ﬁ]’sR 1/ 2 | Calcination et Fibres damiante non
P005-Extérieurs - Esc. attaque acide détectées
Sortie de secours - - (méthode
Muret - Enduits interne de
pelliculaires de traitement)
lissage/débullage
* » -
006 | 24N015114-006 - Matériau semi-dur MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
g 7 3 /NH6R 3
P006-Extérieurs - Esc. | (granulaire) (gris) attaque acide détectées
Sortie de secours - - (méthode
Marches escalier - interne de
Enduits pelliculaires de traitement)
lissage/débullage
3 0
007 | 24N015114-007 - Matériau semi-dur VNEDIGF; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
POO07-Extérieurs - Esc. | (granulaire) (gris) attaque acide détectées
Sortie de secours - - (méthode
Marches escalier - interne de
Enduits pelliculaires de traitement)
lissage/débullage
" * * *
008 | 24N015114-008 - Matériau de type peinture yt\lEle-SR 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
PO08-Extérieurs - Esc. | (beige) ; matériau attaque acide détectées
Sortie de secours - - semi-dur (marron) (méthode
Balustres - Peinture interne de
sur métal traitement)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503
Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page3/49

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283

o s =
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
009 24N015114-009 - Matériat semizdur MEJ sR' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
POO?-Exténeurs - Esc. (granulaire) (gris) / attaque acide détectées
Sortie de secours zan (méthode
Dalle béton - Enduits interne de
pelliculaires de traitement)
lissage/débullage
010 | 24N015114-010 - Matériau de type peinture M&J&R' 12 i Calcination et. Fibres d'amiante non
M | PO10-Extérieurs - (gris) ; matériau ! attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - | semi-dur de type enduit (méthode
- Fagades lourdes y (beige) interne de
compris poteaux - traitement)
Enduit
" v .
011 | 24N015114-011 - Matériau de type peinture ’AINIIEI:IrGR 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non *
) | PO11-Extérieurs - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - | semi-dur de type enduit (méthode
- Fagades lourdes y (beige) interne de
compris poteaux - traitement)
Enduit
Y n
012| 24N015114-012 - Matériau semi-dur de VNEIIGF; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
) | PO12-Extérieurs - type mastic (beige) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Menuiseries interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
- - bl *
013 | 24N015114-013 - Matériau semi-dur de ”&Lﬂ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
PO13-Extérieurs - type joint (beige) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Menuiseries interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41

Page4/49

Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

N° i Description visuelle Techniq Prép
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- hd bd *
014] 24N015114-014 Prise d'essai n°1 MOLP * 2,2 - Analyse réalisée non
PO,M'EXténeurs & matériau dur bitumineux 1OV conclusive
Arriére cour - - de type enrobé
Revétement de sol - (visiblement
Enrobés bitumineux monocouche) granulats
des couches de voirie | (blanc)
juste partie bitume), . " * sV & z £ ]
gsphal‘:es ) Prise d'essai n®1 7‘&;4; 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
P - -
Prise d'essai n°2 MO%BW 212 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux 44 conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 ?ﬁ;“: 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
73 - >
Prise d'essai n°3 Mg%sw 212 . Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux ! conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
* 3 -
Prise d'essai n°3 ;‘ﬁgx J' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
ris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée dospo;uble' sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ bt Ll ESSAIS

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
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Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

N° i Description visuelle Techniq Prép
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur bitumineux ?‘&L; T2 Calcination et Fibres d'amiante non )
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (rouge) traitement)
r - -
015 | 24N015114-015 - Prise d'essai n°1 “?S%Ev; | 212 = Analyse réalisée non
PO15-Extérieurs - matériau dur bitumineux conclusive
Arriére cour - - de type enrobé
Revétement de sol - | (visiblement
Enrobés bitumineux monocouche) granulats
des couches de voirie  (-(9"S) - - -
7 Wiz *
(juste partie bitume), Prise d'essai n®1 ?AI&LT 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
asphaltes matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 MOLP * 2/2 i - * Analyse réalisée non )
A T /SY3H L :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 nﬂ 4.; 1/ 2 |calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
* * * *
Prise d'essai n°3 MOLP * 272 - Analyse réalisée non
; SR JUTUW: 5
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
ris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41

Page6/49

Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

N° i Description visuelle Techniq Prép
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 ?‘&L; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(aris)
- - -
Matériau dur bitumineux ;ﬁ;ﬂ' 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (rouge) traitement)
- 0
016 | 24N015114-016 - Prise d'essai n°1 “78%5‘;’ i 212 - Analyse réalisée non S
PO16-Extérieurs - matériau dur bitumineux conclusive
Arriére cour - - de type enrobé
Revétement de sol - | (visiblement
Enrobés bitumineux monocouche) granulats
des couches de voirie  |-{915) . -
. . . - hed
(juste partie bitume), Prise d'essai n*1 ,ﬁLT 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
asphaltes matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 “;IgbgH'L 212 - Analyse réalisée non 4
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
* * * *
Prise d'essai n°2 ?"'&gx J 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Tous les de bilité sont sur La dece n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
‘www.cofrac. fr ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
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Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

N° i Description visuelle Techniq Prép
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 MOLP * 2/2 - Analyse réalisée non -
: S JUTUW: :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
- - -
Prise d'essai n°3 ngx Y 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
- 3 .
Matériau dur bitumineux ,"&L; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)
- -
017 | 24N015114-017 - Prise d'essai n*1 '\78%5‘,; | 2/2 - Analyse réalisée non )
PO17-Extérieurs - matériau dur bitumineux conclusive
Arriére cour - - de type enrobé
Revétement de sol - | (visiblement
Enrobés bitumineux | monocouche) granulats
des couches de voirie  |-(911S) (clair) - - -
(juste partie bitume), | Prise d'essai n°1 nﬂ” 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
asphaltes matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris) (clair)
* * * *
Prise d'essai n°2 MoLp 2/2 - Analyse réalisée non
A S /SY3H L 5
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
ris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
‘www.cofrac. fr ESSAIS
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Numéro de contrat :81407 A
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oo

., f
o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page8/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
. g0 = .
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 ?‘&L; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(aris)
- - -
Prise d'essai n°3 moLP * 2/2 - Analyse réalisée non
: PR /SY3H L °
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
* * o -
Prise d'essai n°3 ?‘.&gx J 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
* * - *
Matériau dur bitumineux M.\ng 3 1412 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)
018 | 24N015114-018 - Matériau de type peinture MNEI-IGF; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P018-Extérieurs - (bleu) ; matériau dur de / attaque acide détectées
Acces entrée principale | type béton (gris) (méthode
- - Revétements des interne de
marches - Peinture sur traitement)
béton
* 3 -
019 | 24N015114-019 - Matériau de type peinture mﬂsr‘: 112 Calcination et Fibres d'amiante non
M| PO19-Extérieurs - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Facades niv sous-sol - | semi-dur de type enduit (méthode
- Fagades lourdes y (beige) ; matériau interne de
compris poteaux - semi-dur de type enduit traitement)
Enduit (cémenteux) (gris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél-: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https:/Avww.eurofins.fr/amiante/ bt ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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DOVG Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A

s, -
«* eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page9/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o s - .
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
020 | 24N015114-020 - Matériau semi-dur de Vrﬂs& 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
| PO20-Extérieurs - type mastic (beige) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Menuiseries interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
- hd hd *
021 24N015114-021 - Matériau semi-dur de ;ﬁ;“ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
M | PO21-Extérieurs - type joint (beige) attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
- Menuiseries interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
022 | 24N015114-022 - Matériau semi-dur (gris) | MET * 172 "|Calcination et | Fibres damiante non
E / MA4T :
P022-Extérieurs - attaque acide détectées
Fagades niv sous-sol - (méthode
Porte livraison - interne de
Menuiseries traitement)
extérieures - Joints
d"étanchéité entre
menuiserie et structure
- . o
023 | 24N015114-023 - Matériau semi-dur (gris) ,‘&}\-4-; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P023-Sous-sol - attaque acide détectées
Garage - - Murs et (méthode
cloisons magonnés - interne de
Enduits de ragréage, traitement)
débullage, lissage
024 | 24N015114-024 - Matériau semi-dur (gris) ?‘,&L; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P024-Sous-sol - attaque acide détectées
Garage - - Murs et (méthode
cloisons magonnés - interne de
Enduits de ragréage, traitement)
débullage, lissage
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

pave

., f
o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page10/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° N Techni Pra

i Description visuelle 4 St
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

025 | 24N015114-025 - Matériau dur de type ;"'g;Fs' 1712 i Calcination et. Fibres d'amiante non
P025-Sous-sol - mortier, béton, chape attaque acide détectées
Garage - - Murs et (gris) (méthode
cloisons magonnés - interne de
Joints d"assemblage traitement)
parpaings

026 | 24N015114-026 - Matériau semi-dur de VQE;FS. 172 " calcination et Fibres d'amiante non
P026-Sous-sol - type ciment (gris) attaque acide détectées
Garage - - (méthode
Revétements de sols - interne de
Enduit de cuvelage traitement)

027 | 24N015114-027 - Matériau semi-dur de ?‘g'zTFs' 11 2 " calcination ef Fibres d'amiante non
P027-Sous-sol - type ciment (gris) attaque acide détectées
Garage - - Poteaux - (méthode
Enduits pelliculaires de interne de
lissage/débullage traitement)

028 | 24N015114-028 - Matériau semi-dur (gris) ’AQEZTFS. 112 ? Calcination et. Fibres d'amiante non
P028-Sous-sol - (brillant) attaque acide détectées
Chaufferie - - Plafonds (méthode
- Flocages interne de

traitement)

029 | 24N015114-029 - Matériau semi-dur de ;wngFS' 172 *| calcination ef Fibres d'amiante non
P029-Sous-sol - type ciment (gris) attaque acide détectées
Chaufferie - Aet D - (méthode
Murs et cloisons interne de
magonnés - Enduits a traitement)
base de ciment

030 | 24N015114-030 - Matériau dur de type ’AQEZ.I-FS" 12 i Calcination et. Fibres d'amiante non
P030-Sous-sol - mortier, béton, chape attaque acide détectées
Chaufferie -B et C - (gris) (méthode
Murs et cloisons interne de
magonnés - Enduits & traitement)
base de ciment

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
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68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

ODOVG

., f
o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page11/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Techni Pra
- | q Hrep
i Référence client Description visuelle utisée ! [TBprepTHb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
031 24N015114-031 - Matériau souple ;"'g;Fs' 1312 1 Calcination et Fibres d'amiante non
P031-Sous-sol - bitumineux (noir) attaq:z a:’:ide détectées
Chaufferie - - Conduits (methode
de fluides (air, eau, inteme de
vapeur, fumée, | traitement)
échappement, autres Matériau de type ,ACEJFS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
fluides) - Calorifuges maillage de fibres et attaque acide détectées
(tresses, coquilles, liant (blanc) (méthode
matelas...) interne de
traitement)
Matériau fibreux de type MOLP * 2/2 I - i Fibres d'amiante non
: JUTUW
isolant (rose) détectées
032 | 24N015114-032 - Matériau dur de type ?‘QEJFS' 112 3 Calcination et Fibres d'amiante non
P032-Sous-sol - mortier, béton, chape attaque acide détectées
Chaufferie - - (gris) (méthode
Revétements de sols - interne de
Enduit de cuvelage traitement)
> 0
033 | 24N015114-033 - Matériau semi-dur (gris) ygng' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P033-Sous-sol - TGBT | (brillant) attaque acide détectées
- - Murs - Flocages (méthode
interne de
traitement)
034 | 24N015114-034 - Matériau semi-dur (gris) "g;’:s' T2 7 Calcination et. Fibres d'amiante non
P034-Sous-sol - TGBT | (brillant) attaque acide détectées
- - Plafonds - Flocages (méthode
interne de
traitement)
035 | 24N015114-035 - Matériau semi-dur de yQE’.;rFS. 112 ¥ Calcination et Fibres d'amiante non
P035-Sous-sol - TGBT | type ciment (gris) attaque acide détectées
- - Revétements de (méthode
sols - Enduit de interne de
cuvelage traitement)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503
Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41

Page12/49

Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283

N° i Description visuelle Techniq Prép
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- hd bd *
O 2aN016114:006 Prise d'essai n°1 MoLP* | 242 - Analyse réalisée non
P0.36.-Exténeurs - Cour matériau dur bitumineux RIEL) conclusive
logistique - - de type enrobé
Revétement de sol - (visiblement
Enrobés bltumlneux_ monocouche) granulats
des couches de voirie | (gris)
juste partie bitume), : " * sV & z £ ]
gsphal‘:es ) Prise d'essai n°1 yﬁgx _|' 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
P - -
Prise d'essai n°2 MoLP 212 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux 12YHE conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Prise d'essai n°2 ?ﬁgx J' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non ¥
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
r > -
Prise d'essai n°3 MOLP * 2:4-2 & Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux JSYSHL conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
3 .
Prise d'essai n°3 "'&gx J' 1/ 2 [Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page13/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- w - -
Matériau dur bitumineux ?‘B‘EXAT 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)
- * * *
037 | 24N015114-037 - Prise d'essai n°1 MS%EW | 212 = Analyse réalisée non
PO037-Extérieurs - Cour | matériau dur bitumineux / conclusive
logistique - - de type enrobé
Revétement de sol - | (Visiblement
Enrobés bitumineux monocouche) granulats
des couches de voirie [-{0%I") - - -
(juste partie bitume), Prise d'essai n°1 M&L; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
asphaltes matériau dur bitumineux / attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
Prise d'essai n°2 MOLP * 2/2 i - Analyse réalisée non )
A T /SY3H L :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
* * i -
Prise d'essai n°2 ?ﬂl\%x 3 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
* * * *
Prise d'essai n°3 MoLP 212 - Analyse réalisée non
; SR /SY3H L 5
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél-: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https:/Avww.eurofins.fr/amiante/ bt ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

Repérage amiante avant travaux
oo
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o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page14/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Tanhil - ;
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 ?‘&L; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)
* * * *
Matériau dur bitumineux ;ﬁ;‘ﬂ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)
- 0

038 | 24N015114-038 - Matériau semi-dur de ?"ngFs' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante de type S
P038-Sous-sol - type dalle de sol (bleu) attaque acide chrysotile
Circulations - - (méthode
Revétements de sols - interne de
Dalle de sol, colle et | taitement) _
ragréage Matériau de type colle | MOLP 272 - Fibres d'amiante de type

S 0y JUTUW
bitumineux (noir) ; chrysotile
matériau semi-dur de
type ragréage (gris)(i)
- -

039 | 24N015114-039 - Matériau semi-dur de ?‘g‘zTFs 172 "|calcinationet |  Fibres d'amiante de type
P039-Sous-sol - type dalle de sol (bleu) attaque acide chrysotile
Circulations - - (méthode
Revétements de sols - interne de
Dalle de sol, colle et traitement)

- - *
ragréage Matériau de type colle MoLP * 22 - Fibres d'amiante de type
b3y " JUTUW

bitumineux (noir) ; chrysotile

matériau semi-dur de

type ragréage (gris)(i)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘

dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283

Page : 180/
221

Repérage amiante avant travaux



Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

Repérage amiante avant travaux
oo

., o
«¥ eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page15/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
. g0 = .
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
3 >
C:?)O g‘é’:g}ég::ﬁ:ﬂ’ Matériau semi-dur de ;"‘gng' 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
¥ . type enduit (blanc) attaque acide chrysotile

Archives pharmacie - - (méthode

Revétements de murs, interne de

poteaux, cloisons, traitement)

gaines, coffres - Colles

et joints de carrelage

ou de faience,

ragréage, primaire

d"accrochage

- 3

041) 24N015114-041 - Matériau dur de type ;“gng' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
P041-Sous-sol - Dgt carrelage, faience attaque acide chrysotile
archives pharm - - (orange) (tacheté) ; (méthode
Revétements de murs, | matériau dur de type interne de
poteaux, cloisons, ciment-colle (blanc) traitement)
gaines, coffres - Colle | Matériau dur de type joint MQEJFS' 112 ¥ Calcination et Fibres d'amiante non
de plinthes ciment (gris) ! attaque acide détectées

(méthode
interne de
traitement)

042 | 24N015114-042 - Matériau dur de type ?‘ngFS' 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type
P042-Sous-sol - Dgt carrelage, faience attaque acide chrysotile
archives HG - - (orange) (tacheteé) ; (méthode
Revétements de murs, | Matériau dur de type interne de
poteaux, cloisons, ciment-colle (blanc) traitement)
gaines, coffres - Colle | Matériau dur de type joint Mgng' 172 | calcination et Fibres d'amiante non
de plinthes ciment (gris) / attaque acide détectées

(méthode
interne de
traitement)
Tous les de bilité sont sur La dece n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél-: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https:/Avww.eurofins.fr/amiante/ bt ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page16/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
043 24N015114-043 - Matériau de type peinture MggFS' 172 Calcination et Fibres d'amiante non
PM;'SOUS'SN - Dgt (beige) / attaque acide détectées
arcfllves pharm pii (méthode
Cloisons - Enduits a interne de
base de platre ou traitement)
ciment projetés, lissés : x MET * B o > — -
ou talochés Matériau semi-dur de 1 Q2FS 142 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
044 | 24N015114-044 - Matériau de type peinture ;“ngFS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P044-Sous-sol - Dgt (beige) ; matériau attaque acide détectées
archives HG - - semi-dur de type enduit (méthode
Cloisons - Enduits a | (Planc) interne de
base de plétre ou Traltement)
ciment projetés, lissés
ou talochés
* * * *
045 | 24N015114-045 - Matériau dur de type joint ?AI\JEIIGR 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | PO45-Sous-sol - ciment (gris) attaque acide détectées
Archives pharmacie - - _(méthode
Revétements de sols - interne de
Colles et joints de _{ traitement)
carrelage antidérapant | Matériau dur de type MET_* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
: ; | Q2FS A
ciment-colle (gris) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
x r *
046 | 24N015114-046 - Matériau dur de type M\IEIIGR 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
) | PO46-Sous-sol - ciment-colle (gris) attaque acide détectées
Archives HG - - (méthode
Revétements de sols - interne de
Colles et joints de traitement)
carrelage antidérapant
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/ PIORECN ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page17/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° N Techni ~

- | q Frep
i Référence client Description visuelle utisée ! [TBprepTHb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- : -

047 | 24N015114-047 - Matériau de type peinture Vrﬂs& 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P047-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Archives HG - - semi-dur de type enduit (méthode
Plafonds - Enduits a (platreux) (blanc) intgrne de
base de platre ou traitement)
ciment projetés, lissés
ou talochés

048 | 24N015114-048 - Matériau dur de type "NEJSR: 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non

1) | P048-Sous-sol - ciment-colle (gris) attaque acide détectées
Archives pharmacie - - (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colle
de plinthes

049 | 24N015114-049 - Matériau dur de type MET * 1712 i Calcination et Fibres d'amiante non
5 . / NHéR ;

) | PO49-Sous-sol - ciment-colle (gris) attaque acide deétectées
Archives HG - - (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colle
de plinthes

- -

050 | 24N015114-050 - Matériau de type peinture "hﬂsl; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non %
P050-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide détectées
Cageesc1-A- semi-dur de type enduit (méthode
Cloisons - Enduits (blanc) interne de

traitement)
0 0
051 | 24N015114-051 - Matériau de type peinture MNEIIBI; 112 Calcination et Fibres d'amiante non *
(1) | PO51-Tous niveaux - (orange) ; matériau / attaque acide détectées
Cage esc 1-B-Murs | semi-dur de type enduit (méthode
- Enduits (blanc) ; matériau interne de
semi-dur (cémenteux) traitement)
(gris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/ PIORECN ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

ODOVG

., o
«* eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page18/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
052 ggr;gj.g‘ L::;\?\feza-ux . Matériau de type peinture ;“hﬂsé 1312 Calcination et Fibres d'amiante non
(orange) ; matériau attaque acide détectées
Cageesc1- - semi-dur de type enduit (méthode
Plafonds - Enduits a (blanc) ; matériau interne de
base de platre ou semi-dur (cémenteux) traitement)
ciment projetés, lissés | (gris)
ou talochés
ry - ™
053 | 24N015114-053 - Matériau de type peinture ’ABIIEPISR' 112 Calcination et Fibres d'amiante non
1 | PO53-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide détectées
Cageesc1i- - semi-dur de type enduit (méthode
Plafonds - Enduits a (blanc) ; matériau interne de
base de platre ou semi-dur (cémenteux) traitement)
ciment projetés, lissés | (97)
ou talochés
054 | 24N015114-054 - Matériau souple fibreux | MET * 112 i Calcination et Fibres d'amiante non
% / NH6R 3
2) | PO54-Tous niveaux - de type papier, carton attaque acide détectées
Cageesc1-CetD- | (marron)en traces; (méthode
Murs - Calicots matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) traitement)
Matériau souple fibreux M?A%:F';K' 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton ! détectées
(marron)
3 -
055 | 24N015114-055 - Matériau de type peinture| yg;FS' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P055-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide détectées
Cage esc 1 - - Limon - | semi-dur de type enduit (méthode
Enduit (blanc) ; matériau interne de
semi-dur (cémenteux) traitement)
(gris)
Y 3 3
056 | 24N015114-056 - Matériau de type colle VI\IIEJGF; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P056-Tous niveaux - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Cageesc1- - semi-dur (gris) (méthode
Revétements des interne de
marches - traitement)
Sous-couches des
revétements souples,
colle
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/ PIORECN ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page19/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° N Technk ~

i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

057 | 24N015114-057 - Matériau semi-dur de ?ANEJGi{ 172 i Calcination et Fibres d'amiante non
P057-Sous-sol - PI. type ragréage (gris) attaque acide détectées
techniques - - (méthode
Revétements de sols - interne de
Ragréages traitement)

058 | 24N015114-058 - Matériau souple (blanc) rﬁgsé 172 "|calcinationet |  Fibres d'amiante de type

() | PO58-RdC - Gaines attaque acide | grunerite-amiante (amosite),
désenfumage - - (méthode chrysotile
Trappe désenfumage - interne de
Joint blanc poudreux traitement)

059 | 24N015114-059 - Matériau souple de type ’ANEIISI; 1402 1 Calcination et‘ Fibres d'amiante de type

| P059-RdC - Gaines joint (blanc) attaque acide | chrysotile, grunerite-amiante
désenfumage - - (méthode (amosite)
Trappe désenfumage - interne de
Panneau ouvrant traitement)

060 | 24N015114-060 - Matériau semi-dur ’ﬁl‘; 172 | calcination et Fibres d'amiante non
P060-Sous-sol - (marron) (foncé) attaque acide détectées
Circulations - Réseaux (méthode
enterrés - Conduits de interne de
fluides (Eaux usées) - traitement)

Conduits

061 | 24N015114-061 - Matériau de type peinture ?"&L; 172 *| calcination et Fibres d'amiante non
P061-Sous-sol - (beige) en traces ; attaque acide détectées
Circulations - Réseaux | matériau semi-dur (méthode
enterrés - Conduits de | (marron) (foncé) intgrne de
fluides (Eaux usées) - traitement)

Conduits

062 | 24N015114-062 - Matériau de type peinture) ;‘&L; 112 "| calcination et Fibres d'amiante non
P062-Sous-sol - (beige) ; matériau attaque acide détectées
Circulations - Réseaux | semi-dur (marron) (méthode
enterrés - Conduits de | (foncé) interne de
fluides (Eaux usées) - traitement)

Conduits
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a l'essal. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page20/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Tanhil - ;
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- ;3 -
063 | 24N015114-063 - Matériau semi-dur ;ﬁL; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P063-Sous-sol - (cémenteux) (gris) attaque acide détectées
Circulations - Réseaux (méthode
enterrés - Parois regart interne de
- Plaque traitement)
0 0 *
064 | 24N015114-064 - Matériau dur de type MET * 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
2 / MA4T 3
P064-Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Sanit.1 - - (beige) ; matériau dur de (méthode
Revétements de sols - | type joint ciment (gris) ; interne de
Colles et joints de matériau dur de type traitement)
carrelage, ragréages, | ciment-colle (gris)
primaires d"accrochage
- -
065 | 24N015114-065 - Matériau dur de type MET * 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
3 | MA4T :
P065-Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Sanit.2 - - (beige) ; matériau dur de (méthode
Revétements de sols - | type ciment-colle (gris) interne de
Colles et joints de Traitement)
carrelage, ragréages,
primaires d"accrochage
066 | 24N015114-066 - Matériau dur de type ;‘ACEJFS' 1/ 2 " calcination et Fibres d'amiante non
P066-Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Sanit.2 - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (blanc) interne de
poteaux, cloisons, . matériau de type traitement)
gaines, coffres - Colles | Peinture (blanc) +
et joints de faience, (jaune)
ragréage, primaire
d"accrochage
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503
Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page21/49

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283

N e ~
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste | grilles ou Type
lames
- > -
o ggggjss;:::::i' Matériau de type peinture ;1&;41: 172 Calcination et Fibres d'amiante non
< (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Sanit.2 - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (platreux) (blanc) interne de
Enduits a base de traitement)
platre ou ciment
projetés, lissés ou
talochés
> 0 -
068 | 24N015114-068 - Matériau dur de type 7"&;4.; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P068-Sous-sol - carrelage, faience (gris) ; attaque acide détectées
Sanit.2 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de murs, | ciment-colle (gris) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthe
069 | 24N015114-069 - Matériau dur de type ?"&L; 1712 i Calcination et Fibres d'amiante non
P069-Sous-sol - carrelage, faience (gris) ; attaque acide détectées
Sanit.1 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de murs, | ciment-colle (gris) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthe
- .
070 24N015114-070 - Matériau semi-dur de ,ﬁL; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
1 | PO70-Sous-sol - type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Stockage économat - - | (gris) (méthode
Plafonds - Enduits & interne de
base de plétre ou Trgtioment)
ciment projetés, lissés
ou talochés
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél-: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https:/Avww.eurofins.fr/amiante/ bt ESSAIS
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«* eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page22/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o g0 - ;
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
- *
pl g‘;’;?jss;:::ggﬂ_' Matériau semi-dur de ;ﬁL; 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
Stockage économat - - | ateriay semi-dur de (méthode
Poteau - Enduits a type enduit (cémenteux) interne de
base de platre ou (gris) traitement)
ciment projetés, lissés
ou talochés
0 0
072 | 24N015114-072 - Matériau souple fibreux "hﬂzﬂ: 112 Calcination et Fibres d'amiante non
P072-Sous-sol - de type moquette (beige) attaque acide détectées
Stockage économat - - | : matériau de type colle (méthode
Revétements de murs, | (aune) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Sous
couches des tissus
muraux, moquettes
murales ou les vinyles
> 0
073 | 24N015114-073 - Matériau (noir) ; matériau ?‘,&L; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P073-Sous-sol - semi-dur fibreux de type attaque acide détectées
Stockage économat - - | bois, copeaux (marron) ; (méthode
Revétements de murs, | Matériau de type colle interne de
poteaux, cloisons, (jaune) traitement)
gaines, coffres - Colle
de plinthes (bois)
- 0
074 | 24N015114-074 - Matériau semi-dur yg;FS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P074-Sous-sol - (beige) attaque acide détectées
Matériel HG - - (méthode
Plafonds - Flocages interne de
traitement)
* >
075| 24N015114-075 - Matériau de type peinture ygng' 112 Calcination et Fibres d'amiante de type
P075-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide chrysotile
Matériel HG - C - semi-dur de type enduit (méthode
Doublage mur - Bande: (blanc) ; matériau interne de
calicot semi-dur de type enduit traitement)
(beige) ; matériau
souple fibreux de type
papier, carton (beige)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/ PIORECN ESSAIS
SAS. aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283

Page : 188/
221
Repérage amiante avant travaux



ODOVG

Repérage amiante avant travaux

Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page23/49

o s ~

;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats

Analyste grilles ou Type
lames
- hd * -
Matériau souple fibreux ;"‘gng 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)

076 | 24N015114-076 - Matériau souple de type Mgng' 112 Calcination et Fibres d'amiante non s
P076-Sous-sol - dalle de sol (beige) ; / attaque acide détectées
Sanit.2 - - Murs et matériau de type colle (méthode
cloisons - Sous (jaune) ; matériau interne de
couches du revétemen | semi-dur (blanc) traitement)
plastique

* * *

077 | 24N015114-077 - Matériau de type peinture M(EJFS' 11152 Calcination et Fibres d'amiante non

) | PO77-Sous-sol - (gris) ; matériau ! attaque acide détectées
Stockage vie - - semi-dur de type mastic (méthode
Menuiseries (beige) interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
~ 0
078 | 24N015114-078 - Matériau de type peinture Mg;Fg 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
| PO78-Sous-sol - (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
Douches - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (cémenteux) (gris) interne de
Enduits de ragréage, traitement)
débullage, lissage
- .

079 | 24N015114-079 - Matériau semi-dur de ’ﬁgsr\: 1/ 2 |Calcination et Fibres damiante non
P079-Sous-sol - type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Stockage économat 2 - | (gris) (méthode
B - Murs et cloisons interne de
magonnés - Enduit a traitement)
base ciment

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*

42 rue des Tisserands 1-8977

68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur

Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page24/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Techni ~
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
o8g 2323135 114’08|0 a Matériau semi-dur de Vrﬂs& 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
A type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Circulations - % (aris) (méthode
Poteaux - Enduits a interne de
base de ciment, lissés traitement)
ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

081 24N015114-081 - Matériau souple "Egsé O R i Calcination et. Fibres d'amiante non
P081-Sous-sol - bitumineux (noir) ; attaque acide détectées
Circulations - Plenum - | matériau fibreux de type (méthode
Conduits de fluides (air isolant (jaune) en traces interne de
eau, vapeur, fumée, traitement)
échappement, autres
fluides) - Calorifuges
(tresses, coquilles,
matelas...)

082 | 24N015114-082 - Matériau de type peinture ?AI\JEIIGI; 112 i Calcination et Fibres d'amiante non
P082-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Réserve économat 1 - | semi-dur de type (méthode
- Revétements de sols | ragréage (gris) interne de
- Ragréage traitement)

083 | 24N015114-083 - Matériau de type peinture) ;“&Jsé 112 " calcination et Fibres d'amiante non
P083-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Réserve économat 1 - | semi-dur de type enduit (méthode
- Poteaux - Enduits a (blanc) ; matériau interne de
base de ciment, lissés semi-dur de type enduit traitement)
ou talochés (ragréage, | (cémenteux) (gris)
débullage, lissage)

084 | 24N015114-084 - Matériau de type peinture ?ANEIIGI»'; ]2 i Calcination et' Fibres d'amiante non
P084-Sous-sol - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Réserve économat 1 - | semi-dur de type enduit (méthode
- Poutres - Enduits a (cémenteux) (gris) interne de
base de platre ou traitement)
ciment (projetés, lissés
ou talochés)

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*

42 rue des Tisserands 1-8977

68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur

Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS

SAS. aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page25/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste grilles ou Type
lames
3 > -
085 | 24N015114-085 - Matériau de type peinture ;“hﬂsé 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
) | PO85-Sous-sol - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Réserve économat 1 - | semi-dur de type enduit (méthode
- Murs et cloisons (cémenteux) (gris) interne de
magonnés - Enduits a traitement)
base de platre ou
ciment projetés, lissés
ou talochés
3 - -
086 | 24N015114-086 - Matériau dur de type VNEJG’; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P086-Sous-sol - Local | carrelage, faience attaque acide détectées
plan blanc - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (blanc) interne de
poteaux, cloisons, en traces traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de faience
087 | 24N015114-087 - Matériau de type colle ?AB!IEIIBR' 1712 i Calcination et Fibres d'amiante non o
P087-Tous niveaux - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Cageesc2- - semi-dur de type (méthode
Revétements des ragréage (gris) interne de
marches - traitement)
Sous-couches des
revétements souples,
colle
ry 0
088 | 24N015114-088 - Matériau semi-dur (gris) ?‘EIISR. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
() | PO88-Tous niveaux - ; matériau dur de type attaque acide détectées
Cageesc2-C- brique (orange) en (méthode
Revétements de murs, | traces interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de parement
briquettes
089 | 24N015114-089 -
P089-Tous niveaux -
Cageesc2-CetD-
Murs - Calicots
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page26/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° LTS 3 Te i Pré i
- | q ~rep
i Référence client Description visuelle utisée ! [TBprepTHb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ?‘h‘ﬂsr\: 112 Calcination et Fibres d'amiante non -
(orange) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur (platreux) (méthode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (gris)
ry 0 *
090 | 24N015114-090 - Matériau de type peinture VI‘IEJG*{ 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante de type
) | PO90-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide chrysotile
Cage esc 2 - B - Murs | semi-dur de type enduit (méthode
- Enduits (blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(cémenteux) (gris)
- 0
091 | 24N015114-091 - Matériau de type peinture ?AQE;FST 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P091-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide détectées
Cage esc 2 - - Limon - | semi-dur de type enduit (méthode
Enduit (blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(cémenteux) (gris)
s - -
092 | 24N015114-092 - Matériau de type peinture mﬂsé 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
P092-Tous niveaux - (orange) ; matériau attaque acide chrysotile
Cageesc2- - semi-dur de type enduit (méthode
Plafonds - Enduits a (blanc) ; matériau interne de
base de plétre ou semi-dur (cémenteux) traitement)
ciment projetés, lissés | (918)(i)
ou talochés
093 | 24N015114-093 - Matériau de type peinture ’ANEIISF; 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
M | P093-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Réserve oxygene - - semi-dur (gris) (méthode
Revétements de sols - interne de
Peintures de sol traitement)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page27/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Tanhil - ;
i Description visuelle 4 St
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- hd hd *
oRg 2‘322135 114’09;1 Matériau fibreux de type ;“hﬂsé 172 Calcination et Fibres d'amiante non
SPOUSS0N isolant (beige) ; matériau attaque acide détectées
Réserve oxygéne - - | sonidur (blanc) (méthode
Conduits de fluides (air interne de
eau, vapeur, fumée, traitement)
échappement, autres ” : MET * * T 2 s 1% *
fluides) - Calorifuges Matériau souple (noir) /NH6R 172 C:Icmatlon_det Flbresd: tamtl:nte non
(tresses, coquilles, a (f;‘:t‘;::'e € eclees
matelas...) itamo:de
traitement)
Matériau de type tresse '\;'a%’;lz 2/2 i - I Fibres d'amiante non
de fibres (blanc) détectées
- >
095 | 24N015114-095 - Matériau semi-dur ?"&Jsé 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | PO95-Sous-sol - (cémenteux) (gris) attaque acide détectées
Réserve oxygéne - (méthode
Murs AB C - Murs et interne de
cloisons magonnés - traitement)
Enduits de ragréage,
débullage, lissage
3 - >
096 | 24N015114-096 - Matériau dur fibreux de %%?K 2/2 3 Fibres d'amiante de type
P096-Sous-sol - type fibres-ciment (gris) chrysotile, riébeckite-amiante
Réserve oxygene - C - (crocidolite)
Conduits et fourreaux -
Fourreaux en
fibres-ciment dans
magonnerie
- >
097 | 24N015114-097 - Matériau de type peinture yNEIISR: 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | PO97-Sous-sol - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Circulations - - semi-dur de type enduit (méthode
Poteaux - Enduits a (cémenteux) (gris) interne de
base de ciment, lissés fraament)
ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page28/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o e = ;
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste grilles ou Type
lames
* * -
098 | 24N015114-098 - Matériau de type peinture ;“hﬂsé 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
P098-Sous-sol - Cage | (de différentes couleurs) attaque acide deétectées
d"ascenceur - - Murs . matériau semi-dur de (méthode
et cloisons magonnés - type enduit (blanc) ; interne de
Enduits a base de matériau semi-dur traitement)
platre ou ciment (cémenteux) (gris)
projetés, lissés ou
talochés
* * *
099 | 24N015114-099 - Matériau semi-dur de VNEJG’; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
(1) | P099-Sous-sol - Cage | type enduit (beige) attaque acide détectées
d"ascenceur - - Murs (méthode
et cloisons magonnés - interne de
Enduits a base de traitement)
platre ou ciment
projetés, lissés ou
talochés
* 0 ~
100 | 24N015114-100 - Matériau dur de type Vgng' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P100-Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Réserve économat 2 - | (blanc) ; matériau (méthode
- Revétements de semi-dur de type joint interne de
murs, poteaux, (blanc) traitement)
cloisons, gaines,
coffres - Colles et joints
de faience
- . ~
101 | 24N015114-101 - Matériau semi-dur de ;"‘hﬂeé 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | P101-Sous-sol - type mastic (beige) attaque acide détectées
Réserve économat 2 - (méthode
- Menuiseries interne de
extérieures - Joints de traitement)
mastic de vitrage
(notamment chassis
aluminium)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
SAS. aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503
Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page29/49

S.AS. au capital de

10 000 € RCS : 452 029 283

. et =
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
1021 24N015114-102 - Matériau dur de type MET * 112 *| calcination et Fibres d'amiante non
P102-Sous-sol - carrelage, faience (gris) ; IHHeR attaque acide détectées
Réserve économat 2 - | 1atériau dur de type (méthode
- Revétements de sols | ciment-colle (gris) interne de
- Colles et joints de traitement)
carrelage, ragréages,
primaires d"accrochage
> 0 =
103 | 24N015114-103 - Matériau de type peinture "Egsé 112 Calcination et Fibres d'amiante non
M | P103-Sous-sol - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Réserve économat 2 - | semi-dur (gris) (méthode
D - Murs et cloisons interne de
magonnés - Enduits a traitement)
base de platre ou
ciment projetés, lissés
ou talochés
104 | 24N015114-104 - Matériau semi-dur (gris) ?AI\IEIIGR. 112 i Calcination et Fibres d'amiante non
P104-Sous-sol - ; matériau semi-dur attaque acide détectées
Réserve amicale - A- | (blanc) (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
- .
105 | 24N015114-105 - Matériau semi-dur yI\IIEI:IrSR"' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P105-Sous-sol - (cémenteux) (gris) attaque acide détectées
Réserve alimentaire - £ (méthode
et B - Murs et cloisons interne de
magonnés - Enduits a traitement)
base de platre ou
ciment projetés, lissés
ou talochés
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41
Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

Page30/49

N° N Techni ~
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
-106 - - * >
108 2122135 114 1°|6 Matériau semi-dur de Vrﬂs& 172 Calcination et Fibres d'amiante non
PooUS SOk type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Réserve allmentglre -C (gris) (méthode
et D - Murs et clos_sons interne de
macgonnés - Enduit traitement)
debullage
> 0 0
107 | 24N015114-107 - Matériau de type peinture| MET 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
7 4 /NH6R )
P107-Sous-sol - (rose) ; matériau de type attaque acide détectées
Ancien funerarium - - peinture (blanc) ; (méthode
Poteaux - Enduits a matériau semi-dur interne de
base de ciment, lissés (cémenteux) (gris) traitement)
ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)
108 | 24N015114-108 - Matériau dur de type ?AI\IEJSR: 112 i Calcination et. Fibres d'amiante non )
P108-Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Ancien funerarium - - | (rouge) ; matériau dur de (méthode
Revétements de sols - | type ciment-colle (gris) interne de
Colles et joints de Tranement)
carrelage, ragréages,
primaires d"accrochage
109 | 24N015114-109 - Matériau souple fibreux ?‘NEJG‘; 112 & Calcination et- Fibres d'amiante non *
P109-Sous-sol - de type moquette (rose) attaque acide détectées
Ancienne chapelle - - (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaus, cloisons, trattement)
gaines, coffres - Sous
couches des tissus
muraux, moquettes
murales ou les vinyles
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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«¥ eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page31/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- > -

110[ 24N015114-110 - Matériau souple de type Mﬁgsé 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P? 1 O'SQUS'SOI = joint (marron) / attaque acide détectées
Circulations - - (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles : MET * * T 0 e #
et joints de carrelage Matériau dur de type /NHBR 112 Calcmatlon_ et Fibres d'amiante non

carrelage, fatence attaque acide détectées
(blanc) ; matériau (méthode
semi-dur (gris) interne de

traitement)

111 | 24N015114-111 - Matériau souple de type ;“hﬂsg 12 Calcination et Fibres d'amiante non -
P111-Sous-sol - joint (marron) attaque acide détectées
Circulations - - (méthode
Revétements de murs, interne de
poteaux, cloisons, _| tratement) -
gaines, coffres - Colles | Matériau dur de type MI\IIEDISR: 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
et joints de carrelage carrelage, faience ! attaque acide détectées

(blanc) ; matériau (méthode
semi-dur (gris) interne de
traitement)

112 | 24N015114-112 - Matériau dur de type ygng' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P112-Sous-sol - ciment-colle (blanc) ; attaque acide détectées
Circulations - - matériau semi-dur de (méthode
Revétements de murs, | type joint (gris) intee de
poteaux, cloisons, Traitsment)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes

" > 0
113 | 24N015114-113 - Matériau dur de type MQE2TFS 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
) | P113-Sous-sol - carrelage, fatence / attaque acide détectées
Circulations - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (blanc) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél-: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https:/Avww.eurofins.fr/amiante/ bt ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page32/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Techni ~
- | q ~rep
i Référence client Description visuelle utisée ! [TBprepTHb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ’AQE;Fs' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non )
type joint (gris) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
* - -
114 | 24N015114-114 - Matériau semi-dur (gris) ’ACI)EZTFS' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
M | P114-Sous-sol - attaque acide détectées
Circulations - Sous le _(métho:!,e
carrelage - interne de
Revétements de sols - traitement)
Dalles de sol béton
plus résine
115 | 24N015114-115 - Matériau semi-dur (gris) yCE;FS‘ 172 | calcination et Fibres d'amiante non
P115-Sous-sol - PI, attaque acide deétectées
techniques - - Murs - (méthode
Joints d"assemblage interne de
parpaings traitement)
- 3
116 | 24N015114-116 - Matériau de type peinture ;"'g;FS' 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P116-Sous-sol - (de différentes couleurs) attaque acide détectées
Circulations - - Murs el | : matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnés - type enduit (blanc) interne de
Enduits de jointements traitement)
carreaux de platre
- 0
117 | 24N015114-117 - Matériau de type colle %)E;FS. 1712 Calcination et Fibres d'amiante non i
“) | P117-Sous-sol - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
®) Circulations - semi-dur (blanc) en (méthode
Soubassements - traces interne de
Revétements de murs, _| traitement)
poteaux, cloisons, Matériau semi-dur de Mg;FS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
gaines, coffres - Colle | type dalle de sol (vert) ! attaque acide détectées
revétement plastique (méthode
interne de
traitement)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
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Numéro de contrat :81407 A
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page33/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° LS Techni Pra

i Description visuelle 4 St
o Référence client P utiisée | [Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- ;3 -

118 | 24N015114-118 - Matériau semi-dur ;"‘gng' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P118-Sous-sol - (blanc) attaque acide détectées
Circulations - (méthode
Soubassements - interne de
Revétements de murs, | traitement) .
poteaux, cloisons, Matériau semi-dur de ,ACEJFS' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
gaines, coffres - Colle | type dalle de sol (vert) attaque acide détectées
revétement plastique (méthode

interne de
traitement)

119 | 24N015114-119 - Matériau de type peinture ;wngFS' 172 i Calcination et' Fibres d'amiante non
P119-Sous-sol - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Circulations - - Murs el | semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (blanc) (platreux) en interne de
Enduits a base de Iraces _{ traitement) .

; " 3
plétre sur parpaings Matériau semi-dur de ?‘521;:8 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) (méthode
interne de
traitement)

120 | 24N015114-120 - Matériau dur de type ygng' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P120-Sous-sol - Stock. | carrelage, faience attaque acide détectées
Chariots 2 - - (blanc) ; matériau (méthode
Revétements de sols - | semi-dur (granulaire) interne de
Colles et joints de (gris) traitement)
carrelage, ragréages,
primaires d"accrochage

* * -

121| 24N015114-121 - Matériau dur de type ;“QE2TFS 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P121-Sous-sol - Stock. | carrelage, fatence (gris) ; attaque acide détectées
Chariots 2 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de sols - | ciment-colle (gris) interne de
Colles et joints de traitement)
carrelage, ragréages,
primaires d"accrochage

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page34/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° pre o Techni ~ .
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- ;3 -
122 | 24N015114-122 - Matériau dur de type y(ng' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P122-Sous-sol - Stock. | résine matériau attaque acide détectées
Chariots 2 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de murs, | carrelage, faience interne de
poteaux, cloisons (blanc) ; matériau dur de traitement)
gaines, coffres - Colles | tYPe ciment-colle (blanc)
et joints de faience i matériau (gnis) en
traces
> 0 -
123 | 24N015114-123 - Matériau dur de type rQE;FS' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P123-Sous-sol - Stock. | carrelage, faience attaque acide détectées
Chariots 2 - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (blanc) interne de
poteaux, cloisons, , matériau (gris) en traitement)
gaines, coffres - Colles | 'races
et joints de faience
124 | 24N015114-124 - Matériau de type peinture ?ASJFS. 1ifi2 i Calcination et. Fibres d'amiante non &
(| P124-Sous-sol - Stock. | (vert) ; matériau attaque acide détectées
chariots 3 - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (blanc) ; matériau interne de
Enduits a2 base de semi-dur de type enduit traitement)
platre ou ciment (cémenteux) (gris)
projetés, lissés ou
talochés
- 0 -
125 | 24N015114-125 - Matériau de type peinture yg;FS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(1| P125-Sous-sol - Accés | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
livraison - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (blanc) en traces ; interne de
Enduits 4 base de matériau semi-dur de traitement)
platre ou ciment typ_e enduit (cémenteux)
projetés, lissés ou (gris)
talochés
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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., f
o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page35/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Techni Pra
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
126 2122135 114-12|6 jA " Matériau de type peinture y(gFS' 112 | calcination et Fibres d'amiante non
B QUS-SOUAELES (jaune) ; matériau attaque acide détectées
livraison - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnes - (platreux) (blanc) ; interne de
Enduits a t?ase de matériau semi-dur de traitement)
platre ou ciment type enduit (cémenteux)
projetés, lissés ou (gris) en traces
talochés
127 | 24N015114-127 - Matériau de type peinture rQE;FS' 112 i Calcination et. Fibres d'amiante non
(| P127-Sous-sol - Acces | (jaune) + (rouge) ; attaque acide détectées
livraison - - Murs et matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnés - type enduit (blanc) ; interne de
Enduits 2 base de matériau semi-dur de traitement)
platre ou ciment type enduit (cémenteux)
projetés, lissés ou (gris)
talochés
128 | 24N015114-128 - Matériau de type peinture ?‘gng' 1712 i Calcination et' Fibres d'amiante non
P128-Sous-sol - Loc. (bleu) ; matériau attaque acide détectées
poubelles 1 - - Murs et | semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (cémenteux) (gris) interne de
Enduits & base de traltament)
platre ou ciment
projetés, lissés ou
talochés
129 | 24N015114-129 - Matériau dur de type ?‘gng' 112 K Calcination et Fibres d'amiante non
P129-Sous-sol - Loc. carrelage, faience (noir) ; attaque acide détectées
poubelles 1 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de murs, | ciment-colle (gris) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
Tous les de bilité sont sur La dece n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page36/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N°® i % Techni Dra g
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
130 2123135 1141 3|0 -L Matériau dur de type y(gFS' 112 | calcination et Fibres d'amiante non
POOUS SOIL0G carrelage, faience (noir) ; attaque acide détectées
poubelles 1 - - matériau dur de type (méthode
Revétements de murs, | ciment-colle (gris) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
131| 24N015114-131 - Matériau semi-dur ?‘gng: 112 1 Calcination et. Fibres d'amiante non
P131-Sous-sol - (beige) attaque acide détectées
Stockage - - Gaines et (méthode
coffres verticaux et interne de
plafond - Flocages traitement)
132 | 24N015114-132 - Matériau de type peinture ’AQE;FS' 14°2 ¢ Calcination et Fibres damiante non
) | P132-Sous-sol - (gris) ; matériau attaque acide détectées
Stockage - - Murs et semi-dur de type enduit (méthode
cloisons magonnés - (blanc) ; matériau interne de
Enduits de ragréage, semi-dur de type enduit traitement)
débullage, lissage (cémenteux) {gris)
133 | 24N015114-133 - Matériau souple (noir) VCEJFS' 112 & Calcination et. Fibres d'amiante non ®
P133-Sous-sol vers attaque acide détectées
Rdc - Esc. Colimagon - (méthode
- Revétements des interne de
marches - traitement)
Sous-couches des
revétements souples,
colle
v 0 %
134 | 24N015114-134 - Matériau de type peinture MET_ * 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
! : | Q2FS i
P134-Sous-sol vers (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Rdc - Esc. Colimagon - | semi-dur de type enduit (méthode
- Murs et cloisons (blanc) ; matériau interne de
magonnés - Enduits a semi-dur de type enduit traitement)
base de platre ou (cémenteux) (gris)
ciment projetés, lissés
ou talochés
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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DOVG Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A
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o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page37/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° pre o Techni ~ .
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
135 | 24N015114-135 - Matériau de type peinture y(gFS' 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
P135-Sous-sol vers (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Rdc - Esc. Colimagon - | semi-dur de type enduit (méthode
- Murs et cloisons (blanc) ; matériau interne de
magonnés - Enduits a semi-dur de type enduit traitement)
base de platre ou (cémenteux) (gris)
ciment projetés, lissés
ou talochés
136 | 24N015114-136 - Matériau de type colle VCEJFS' 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
(1] P136-RdC - Synd. CG1 | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
- - Revétements de so | semi-dur (blanc) ; (méthode
- Sous-couches des matériau semi-dur (gris) interne de
revétements souples, traitement)
colle
137 | 24N015114-137 - Matériau de type peinture ?‘C?;FS' 112 i Calcination et' Fibres d'amiante de type o
| P137-RdC - (jaune) + (blanc) ; attaque acide chrysotile
Circulations - - matériau de type tresse (méthode
Cloisons - Panneaux | de fibres (blanc); interne de
de cloisons matériau semi-dur traitement)
(cémenteux) (gris)
138 | 24N015114-138 - Matériau semi-dur de 7‘§2Tp§ 172 *| calcination et Fibres damiante non
P138-RdC - PI. tech. - | type ragréage (blanc) attaque acide détectées
- Revétements de sols (méthode
- Ragréages interne de
traitement)
r 0
139 | 24N015114-139 - Matériau de type peinture ?‘gng' 1/ 2 [cCalcination et Fibres d'amiante de type )
(1 | P139-RdC - San Synd | (blanc) ; matériau attaque acide chrysotile
Sud - - Poteaux - semi-dur de type enduit (méthode
Enduits 4 base de (blanc) ; matériau interne de
ciment. lissés ou semi-dur de type enduit traitement)
talochés (ragréage, (cémentaux) (gris)
débullage, lissage)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page38/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Tanhil - ;
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
140 g‘:;‘g?gé“'?o : Ph Matériau de type peinture ;V‘I\ng J' 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
& -San. Phar | eine) : matériau de attaque acide détectées
- - Murs et cloisons type peinture (blanc) ; (méthode
magonnés - Enduits & | matériau semi-dur de interne de
b?se de platre ou type enduit (blanc) traitement)
ciment projetés, lissés
ou talochés
141 | 24N015114-141 - Matériau dur de type "‘514; O R 1 Calcination et. Fibres d'amiante non
P141-RdC - San. Phar | carrelage, faience attaque acide détectées
- - Revétements de (blanc) ; matériau de (méthode
murs, poteaux, type peinture (beige) en interne de
cloisons, gaines traces ; matériau dur de traitement)
coffres - Colles et joints | P ciment-colle (blanc)
de faience, ragréage,
primaire d"accrochage
142 | 24N015114-142 - Matériau dur de type ?ASJFS. 1ifi2 i Calcination et. Fibres d'amiante non
P142-RdC - Salle carrelage, faience attaque acide détectées
détente - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (beige) interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de faience,
ragréage, primaire
d"accrochage
143 | 24N015114-143 - Matériau souple fibreux ?‘gng' 172 K Calcination et. Fibres d'amiante non
) | P143-RdC - de type papier, carton attaque acide détectées
Circulations - - (blanc) en traces ; (méthode
Poteaux - Enduits a matériau de type interne de
base de ciment, lissés | peinture (de différentes traitement)
ou talochés (ragréage, cou[eurs) ; matériau )
a semi-dur de type enduit
débullage, lissage) (cémenteux) (gris)
Matériau souple fibreux "78‘%';'(' 2/2 : - & Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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<% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page39/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024

Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N° N Tanhil — ;
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
- : -
144 | 24N015114-144 - Matériau de type peinture M(E;FS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
1) | P144-RdC - San bur. (blanc) ; matériau ! attaque acide détectées
Méd. - - Poteaux - semi-dur de type enduit (méthode
Enduits a base de (cémenteux) (gris) intgrne de
ciment, lissés ou traitement)
talochés (ragréage,
débullage, lissage)
145 | 24N015114-145 - Matériau de type peinture "QEZTFg 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P145-RdC - Office - - | (vert) ; matériau attaque acide détectées
Poteaux - Enduits a semi-dur de type enduit (méthode
base de ciment, lissés | (cémenteux) (gris) en interne de
ou talochés (ragréage, |-races _ )
. * had *
débullage, lissage) Matériau semi-dur de "QEJFS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
(gris) (méthode
interne de
traitement)
* * * -
146 | 24N015114-146 - Matériau dur de type ’A(EJFS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | P146-RdC - Office - - ciment-colle (blanc) attaque acide détectées
Revétements de murs, (méthode
poteaux, cloisons, interne de
gaines, coffres - Colles traitement)
et joints de faience,
ragréage, primaire
d"accrochage
0 0 -
147 | 24N015114-147 - Matériau de type peinture ?AQE;FS' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P147-RdC - Office - - (vert) ; matériau attaque acide détectées
Gaine verticale - semi-dur de type enduit (méthode
Bandes calicot (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux ";'81%';'; 272" . & Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
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DOVG Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A

., f
o €urortins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page40/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N°® S % Techni Dra g
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
148 | 24N015114-148 - Matériau dur de type y(gFS' 1712 i Calcination et. Fibres d'amiante non 2
1) | P148-RdC - Office - - | ciment-colle (beige) attaque acide détectées
Revétements de murs, (méthode
poteaux, cloisons, interne de
gaines, coffres - Colles traitement)
et joints de faience,
ragréage, primaire
d"accrochage
149 | 24N015114-149 - Matériau semi-dur VCEJFS' 142 *| calcination et Fibres d'amiante non
P149-RDC - San. (granulaire) (beige) attaque acide détectées
réserve - - Revétemen (méthode
de sol - Colles et joints interne de
carrelage traitement)
150 | 24N015114-150 - Matériau dur de type | MET 172 "|Calcinationet | Fibres damiantenon
) | P150-RDC - SAS - - ciment-colle (blanc) attaque acide détectées
Revétements de murs, (méthode
poteaux, cloisons, interne de
gaines, coffres - Colles traitement)
et joints de plinthes
151| 24N015114-151 - Matériau de type peinture ;‘ﬁ;“; 142 ¥ Calcination et. Fibres d'amiante de type 4
1 | P151-RDC - SAS - - (beige) en traces ; attaque acide chrysotile
Menuiseries - Joints matériau souple de type (méthode
d"étanchéité entre joint (gris) interne de
menuiserie et structure traitement)
152 | 24N015114-152 - Matériau de type peinture nﬁgx J' 172 i Calcination et. Fibres d'amiante de type :
() | P152-RDC - SAS - - | (beige); matériau attaque acide chrysotile
Murs et cloisons semi-dur de type enduit (méthode
magonnés - Enduits de | (cémenteux) (gris) interne de
ragréage, débullage, traitement)
lissage
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

ODOVG
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«% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page41/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o Techni Pra
e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats
Analyste | grilles ou Type
lames
3 >
= g?;gﬁ;?f 53- Matériau souple fibreux ;1&;41: 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de type moquette (beige) attaque acide détectées
Rangement - C - - matériau de type colle (méthode
Revétements de murs, | (jaune) en traces interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Sous
couches des tissus
muraux, moquettes
murales ou les vinyles
154 | 24N015114-154 - Matériau de type peinture ?‘I\%X J' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
) | P154-RDC - Séjour - - | (blanc) ; matériau de attaque acide détectées
Cheminée - Crépi type peinture (beige) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) traitement)
= ry -
165 | 24N015114-155 - Matériau de type peinture ?‘I&LT 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
| P155-RDC - Séjour - - | (marron) en traces ; attaque acide détectées
Cheminée - Joint colle | matériau semi-dur (méthode
parement briquettes (cémenteux) (gris) interne de
traitement)
* * o *
Matériau semi-dur ?ﬁ;ﬂ, 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
- 0 y
156 | 24N015114-156 - Matériau semi-dur de ,ﬁ/{“; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | P156-RDC - Séjour - - | type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Cheminée - Enduit (gris) (méthode
intérieur interne de
traitement)

157 | 24N015114-157 - Matériau dur de type M&L; 1/ 2 |calcination et Fibres d'amiante non
P157-RDC - Séjour - - | carrelage, faience / attaque acide détectées
Revétements de murs, | (blanc) ; matériau dur de (méthode
poteaux, cloisons, type ciment-colle (blanc) interne de
gaines, coffres - Colles traitement)
et joints de faience

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
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% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page42/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Tanhil - ;
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type joint ?‘&L; 112 Calcination et Fibres d'amiante non -
ciment (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
r - -
158 | 24N015114-158 - Matériau dur de type ’1&;4.; 1412 Calcination et Fibres d'amiante non
P158-RDC - Cuisine carrelage, faience attaque acide détectées
désafectée - - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (blanc) interne de
poteaux, cloisons ; matériau (friable) traitement)
gaines, coffres - Colles [-(blanc) en traces - - - -
et joints de faience Matériau de type peinture ?AI&LT 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
type joint ciment (blanc) (méthode
interne de
traitement)
159 | 24N015114-159 - Matériau dur de type 7‘&;4; 112 " calcination et Fibres d'amiante non
©) | P159-RDC - Laverie carrelage, faience attaque acide détectées
désafectée n°2 - - (beige) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (gris) interne de
poteaus, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de faience
3 0
160 | 24N015114-160 - Matériau dur de type ?‘hﬂ“; 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
© | P160-RDC - Laverie carrelage, falence attaque acide détectées
désafectée n°2 - - (beige) ; matériau dur de (méthode
Revétement de sol - type ciment-colle (gris) interne de
Colle de carrelage traitement)
161| 24N015114-161 - Matériau de type peinture ’1&;4.; 112 "|Calcinationet | Fibres d'amiante de type
P161-RDC - Cuisine (noir) en traces ; attaque acide chrysotile
désafectée - - matériau semi-dur de (méthode
Plafonds - Enduits a type enduit (cémenteux) interne de
base ciment (gris) traitement)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A
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., f
«% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page43/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° N Techni ~
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
162 | 24N015114-162 - Matériau dur de type ;ﬁL; 1712 i Calcination et. Fibres d'amiante non 2
M | P162-RDC - Cuisine carrelage, faience attaque acide détectées
désafectée - - (beige) ; matériau dur de (méthode
Revétements de murs, | type ciment-colle (beige) interne de
poteaux, cloisons ; matériau dur de type traitement)
gaines, coffres - Colles | 10int ciment (beige) en
et joints de plinthes iraces
163 | 24N015114-163 - Matériau dur de type ?ﬁgx ; 172 *| calcination et Fibres d'amiante non
@ | pP163-RDC - Laverie carrelage, faience attaque acide détectées
désafectée n°2 - - (jaune) (beige) ; (méthode
Revétements de murs, | Matériau dur de type interne de
poteaux, cloisons, ciment-colle (blanc) traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
164 | 24N015114-164 - Matériau de type peinture| MET * 112 "|calcination et Fibres d'amiante non
577 > ; 1 MBXJ ;
P164-RDC - Cuisine (noir) en traces ; attaque acide détectées
désafectée - - Murs et | matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnés - type enduit (cémenteux) interne de
Enduits de ragréage, | (97%) tratement)
débullage, lissage
165 | 24N015114-165 - Matériau semi-dur de ,AI&;X J' 172 *| calcination ef Fibres d'amiante non
1 | P165-RDC - Cuisine type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
désafectée - - Murs et | (gris) ; matériau (méthode
cloisons magonnés - semi-dur de type enduit interne de
Enduits 4 base ciment, | (blanc) en traces traitement)
jonction mur et plafond
166 | 24N015114-166 - Matériau semi-dur de ?‘,&L; 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
()| P166-RdC - Animation | type joint (cémenteux) attaque acide détectées
- - Revétements de (gris) (méthode
murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres - Colles et joints
de faience
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/ PIORECN ESSAIS
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page44/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N°® i % Techni Dra g
i Description visuelle 4 St
éch. Référence client P uliisée / [Nbprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
167 | 24N015114-167 - Matériau dur de type y(gFS' 1712 i Calcination et. Fibres d'amiante non 2
) | P167-RdC - Hall ciment-colle (gris) ; attaque acide détectées
d"entrée - - matériau semi-dur (méthode
Revétements de murs, | (blanc) en traces interne de
poteaux, cloisons, traitement)
gaines, coffres - Colles
et joints de plinthes
168 | 24N015114-168 - Matériau dur de type joint "()E;Fg 172 i Calcination et. Fibres d'amiante non
M | P168-RdC - Hall ciment (gris) attaque acide détectées
d"entrée - - (méthode
Revétements de sols - inteme de
Colles et joints de - U,

* hd *
carrelage, ragréages, | Matériau dur de type "QEJFS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
primaires d"accrochage | ciment-colle (gris) attaque acide détectées

(méthode
interne de
traitement)
169 | 24N015114-169 - Matériau de type peinture ’A(EJFS' 172 * Calcination et Fibres d'amiante non
N | P169-R+2 - (vert) ; matériau attaque acide détectées
Circulations - - semi-dur de type enduit (méthode
Fagades lourdes y (blanc) ; matériau interne de
compris poteaux - semi-dur de type enduit traitement)
Enduits pelliculaires de | (cémenteux) (gris)
lissage/débullage
v 0 -
170 | 24N015114-170 - Matériau de type peinture ygng' 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante de type
1 | P170-R+2 - (vert) ; matériau attaque acide chrysotile
Circulations - - semi-dur de type enduit (méthode
Poteaux - Enduits a (blanc) en traces ; interne de
base de ciment, lissés | Matériau semi-dur de traitement)
ou talochés (ragréage, | YYPe enduit (cémenteux)
débullage, lissage) (gris)
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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Numéro d’offre : 81407
Numéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503

Regu au laboratoire le : 10/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41

Page45/49

Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Date de réception : 09/04/2024

N e Pra

e | Retérence client Description visuelle | eS| _Feép Résulats

Analyste | grilles ou Type
lames
3 > -
Ll g?;TRs:;“-_;Z)L;hes Matériau dur de type ;"'g;Fs' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
= carrelage, faience attaque acide détectées
pmr - - Revétements | (bjanc): matériau dur de (méthode
de murs, poteaux, type ciment-colle (blanc) interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres - Colles et joints : 1 mET ¢ * T 0 e #
de faience, ragréage, Matérlau dur dg_type joint| 1 Q2FS 112 Calcmatlon_ et Fibres d'amiante non
primaire d"accrochage ciment (blanc)(iii) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

172 | 24N015114-172 - Matériau fibreux de type MngFs' 1/ 2 |calcination et Fibres d'amiante non
P172-R+2 - Bureau - - | papier peint (jaune) ; / attaque acide détectées
Doublage mur - Bande: | matériau semi-dur de (méthode
calicot type enduit (brillant) interne de

(beige) en traces ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

173 | 24N015114-173 - Matériau de type peinture "g;Fs' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P173-R+2 - Office - - (beige) ; matériau attaque acide détectées
Doublage mur - Bande: | semi-dur de type enduit (méthode
calicot (blanc) interne de

1
)
- -
Matériau souple fibreux h;l?JL:g" 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ,‘gng' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
174 | 24N015114-174 -
P174-R+2 - Office - -
Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres - Colles
et joints de faience
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'rﬂ(
dans ce sont par I Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
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GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page46/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
N° LTS 3 Te i Pré i
- | q ~rep
i Référence client Description visuelle utisée ! [TBprepTHb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ’AQE;Fs' T2 Calcination et Fibres d'amiante non -
(de différentes couleurs) attaque acide détectées
; matériau dur de type (méthode
carrelage, faience (gris) interne de
+ (blanc) ; matériau dur traitement)
de type ciment-colle
(gris) en traces
175 | 24N015114-175 - Matériau de type peinture ?‘(EJFS' 112 i Calcination et' Fibres d'amiante non
P175-R+2 - Service - - | (rose) ; matériau attaque acide détectées
Doublage mur - Bande: | semi-dur de type enduit (méthode
calicot (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux ,‘QE;FS' 172 Calcination et Fibres d'amiante non a
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
r - "
176 | 24N015114-176 - Matériau fibreux de type yggps' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P176-R+2 - Ch 212 - - | papier peint (de attaque acide détectées
Cloisons - Bandes différentes couleurs) ; (méthode
calicot matériau de type interne de
peinture (vert) ; matériau traitement)
(friable) (beige) en
traces
- - N
Matériau souple fibreux ’A(E;FS' 172 |calcination et Fibres d'amiante non
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
177 | 24N015114-177 - Matériau fibreux de type yggFS' 122 i Calcination et. Fibres d'amiante non B
P177-R+2 - Ch 206 - - | papier peint (de attaque acide détectées
Cloisons - Bandes différentes couleurs) ; (méthode
calicot matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(beige) + (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Tous les de bilité sont sur La dece n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins friamiante/ W, CotraC. 1Y ESSAIS
SAS.aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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«* eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page47/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024
Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.
o g0 - ;
;h‘ Référence client Description visuelle utisée ! TBrep D | Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
178 | 24N015114-178 - Matériau de type y(ng' 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
P178-Sous-sol - Loc. aluminium ; matériau attaque acide détectées
poubelles 2 - - souple bitumineux (noir) (méthode
Etanchéité de toiture interne de
terrasse - Relevés : traitement)
revétements
bitumineux (bandes,
lés...)
* - *
179 | 24N015114-179 - Matériau souple VCEJFS' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | P179-Sous-sol - Loc. bitumineux (noir) attaque acide détectées
poubelles 2 - - (méthode
Etanchéité de toiture interne de
terrasse - Parties traitement)
planes : revétements
bitumineux (bandes,
1és...), écrans de semi
indépendance,
pare-vapeur
180 | 24N015114-180 - Matériau semi-dur ;ﬁggFS' 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P180-RDC - Laverie fibreux de type attaque acide détectées
désafectée n°2 - - faux-plafonds (blanc) + (méthode
Faux plafonds - (gris) interne de
Plaques fines et Traitement)
cassantes
Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ‘
dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
GRAND EST ANALYSES ACCREDITATION N*
42 rue des Tisserands 1-8977
68124 Wintzenheim, FRANCE Portée disponible sur
Tél: - 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/ PIORECN ESSAIS
SAS. aucapitalde 10000 € RCS : 452 029 283
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<% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page48/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024

Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) La totalité du matériau semi dur de type enduit blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse
sera impossible.

(3) La totalité du matériau semi dur de type joint gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une cont ly
sera impossible.

(4) La totalité du matériau semi dur blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera
impossible.

(5) La totalité du matériau de type colle jaune a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera
impossible.

(6) La totalité du matériau dur de type ciment-colle gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse
sera impossible.

(7) La totalité du matériau dur de type ciment-colle beige a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse
sera impossible.

(8) La totalité du matériau dur de type ciment-colle blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse
sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d'intercor ination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.
(iii) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO83769 et T-PM-WO084179) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO83769 et T-PM-W022725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les de bilité sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a 'essai. Seules certaines ‘o'l‘ﬂ(
dans ce sont par I i Elles sont { par le symbole *.
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Numeéro de contrat :81407 A

«% eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-006974-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2024 10:41 Page49/49
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 24GE003503 Référence de suivi du dossier N° : 24N015114
Regu au laboratoire le : 10/04/2024 Date de réception : 09/04/2024

Date d'analyse : 11/04/2024
Référence dossier Client:81407 A - EHPAD Henri Guidet 55 rue de la République 62450 BAPAUME - Groupe Hospitalier
Artois-Ternois

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le ire eff une analyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur.
Des p décrits si é dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse,

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'ami n'a été détectée, I'é illon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : ~ aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de

détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'ami dans les i la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport les analy lusives et non ives. En effet, e ire met en ceuvre les deux techniques
d'analyse MOLP et META sur tous les é i massifs conformé aux exi i ées dans l'arrété du 1er octobre 2019,

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Pré ion avec trai par et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante

naturellement présent dans les ériaux et p f és. |l respecte é le cas 1 de l'article 6 de I'arrété du fer octobre 2019 a
savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les ériaux et p f: ¢
NB 7 : En application de I'annexe | de l'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évi la pré d ilest

conclu & la détection d'amiante sur I'échantilon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

W/

Alexandre Conte
Chef de Groupe Technicien META

Tous les de sont sur La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 49

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'l’ﬂ(
P dans ce sont par I i Elles sont i par le symbole *.
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ODOVG

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage Local Composant il e rl)roc_iun ESt'mat'(.m, B Observations
contenant de I'amiante quantités
Tous niveaux Ensemble Revétements de Dalle de sol bleues + 150 m2
sols colle noire
Tous niveaux Ensemble Doublage mur Bandes calicot / Non estimable
Réserve Conduits et Fourreaux en fibres-
Sous-sol N . . 1u
oxygene fourreaux ciment dans maconnerie
Murs Enduits 60 m2
Tous niveaux Cage esc 2 Plafonds Enduits a base de platre 7m2
ou ciment
RdC Hall d'entrée Revétements de Dalles de sol beige + 70 m2
sols colle noire
Cloisons Panneaux de cloisons 4m?2
RDC Ensemble Revétements de | Dalles de sol marrons + 180 m2
sols colle noire
RdC Ensemble Revétements de sol Dalles de sol jaunes + 140 m?
colle noire
Trappe . Investigation non
RAC Gaines désenfumage Joint blanc poudreux lu exhaustive
désenfumage Trappe Investigation non
. Panneau ouvrant 1lu .
désenfumage exhaustive
R+1 Chambre 123 Doublage mur Enduits de 10|nt0|erpent / Non estimable
des plagues de platre
Revétements de
R+1 Prépa propre MUTS, poteaux, o) aq ot joints de faience 120 m2
cloisons, gaines,
coffres
Enduits a base de
R+2 Circulations Poteaux C|ment,ll|sses ou taloches 18 u
(ragréage, débullage,
lissage)
Revétements de
Tous niveaux Ensemble murs, potea}ux, Colles de plinthes 90 ml
cloisons, gaines,
coffres
RDC SA,S + Hall Revétements de Dalles de sol beige + 20m2
d’entrée sols colle noire
RDC Cuisine Plafonds Enduits a base ciment 7m?2
désaffectée
Ardoises, bardeaux Ardoises en fibro ciment 400m?2
R+3 Toiture bitumineux
Eléments associés | Conduits de ventilation ou
ala toiture en fibro ciment
L Joints d'étanchéité entre
RDC SAS Menuiseries o eml
menuiserie et structure
RDC SAS Mur béton En@mts de ragreage, 5m2
débullage, lissage

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I’'amiante présents dans
I'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

O Les autres matériaux ou produits contenant de I’amiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux
O Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits
repérés.
O La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)
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ANNEXE CERTIFICATION DE L’'OPERATEUR DE REPERAGE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
La certif de de p
est attribude par ABCIDIA CERTIFICATION &
HUBLARD Aurélien
sous le numéro 16-696
Cetie certification conceme les spécialités de diagnostcs immobdiers sulvantes
w_'l Amiante w cee Prise d'effet : 07/01/2021 Validité : 06/01/2028

e e T —

7]  Amiante e s Prise d'effet : 07/01/2021 Validité : 06/01/2028

"""" A O et 10 et oA B oS Gee S B\ 30 Semgete S

[] DOPE.ws Prise d'effet | 19/04/2021 Validité : 18/04/2028

I e A ———

/1 Gaz Prise d'effet : 21/05/2021 Validité : 20005/2028
I R P SRERES IR SR Sttt S—
[7/]1 CREP Prise d'effet : 19/04/2021 Validité : 18/04/2028

LI A0 0 2 per 20MR Gutrennant ton. criiows, de sertiation des ooy de Sagrestc chege

771 Electricité Prise d'effet : 19/04/2021 Validié : 18/04/2028

L B B e PR S A ———

Veromque DELMA Y
Sestonnate o cenfes
>
L8 maren des dates G vt e s borwe e atara
Cortl atuce (et sk e Segeatd v fbes G ot sthor o Sumgemte rvicesber PY0 06
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DOVG Numéro d’offre : 81407

Numéro de contrat :81407 A

ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre Assurance

A A
» RESPONSABILITE CIVILE V
ENTREPRISE
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
SOURTER. 92400 COURBEVOIE
VERLINGUE
(Agence d'llizach)
12 Rue de Kerogan CS 44012
29335 QUIMPER CEDEX
Vos références :
AXA France IARD, atteste que : Contrat n* 10800807204
APAVE

Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise APAVE INFRASTRUCTURES
CONSTRUCTION France

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la
suite de dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n® 10800807204,
souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains,
techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil

Essais, mesures et métrologie

Laboratoires d'analyses (non médicales)

Conseils

Formation

Certification, contrdle, qualification et homologation

ooooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

0 des missions de Controle Technique relevant de la loi Spinetta visées a Iarticle L 111.23 du
Code de la construction et de I’habitation

0 des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

ATTESTATION

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination,
Sécurité, Protection de la Santé).

AXA France |ARD. S A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460
Siége social - 313, Terrasses de 'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Repérage amiante avant travaux
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilit¢  Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et | 5000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des | 2 500 000 € par année d'assurance
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux | 5000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par |'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués
aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 11 janvier 2024
Pour la société

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France |IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460 2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale, méme
lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure
gue la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce ftitre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La classification
(3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification (ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les | Déchets de matériaux de construction contenant de
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films | I'amiante générés par une activité de construction,
de protection) rénovation ou déconstruction d’'un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés

Page : 220/
221
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux
oo

Numéro d’offre : 81407
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE

e
Tous types de déchets d'amiante

<

b 4

4 Déchets de matériaux de construction )
contenant de Pamiante

- Déchets gémerés par une activité de construction,
rémovation ou déconstruction, de batiment ou
de travaux de génie civil

- Déchets d'arniante lids & des matériaux inertes
ayant conserve beur intégrité.

- Déchets de terres naturellernent amiantiféres.

K—Déche‘rs d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés.

l

Le dechet contient-il des substances dangereuses
autres que I'amiante 7

(par exemple : HAP = 50 mg/kg, PCB,
BTEX, HCT, métaux_)

L

L 4

Installation de stockage des déchets
dangereux ISDD

Installation de stockage des déchets
non dangereux [ISOMND]
Arréte d
Arréte du 15 fEvrier 2006 modifis + ayréte préfectorol
+arrété prefectornl de Mlinstollotion précisant
les cotégaries de déchets acreptés

Installation d'inertage par vitrification

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de
I’'amiante (BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le
nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté
(soufflettes a proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de
prévention (modes opératoires, EPI, régles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupres des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de TADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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