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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
Avant réalisation de travaux 

 

ECLUSE DE FOUG 14  
Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020 

 
Numéro de rapport 79470-159606 A  

Propriétaire 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE   
CS 80062 169 Rue de Nancy 06400 CANNES  

Donneur d’ordre 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE   
CS 80062 169 Rue de Nancy 06400 CANNES  

Nom et adresse du site 

 
ECLUSE DE FOUG 14-14bis  
54570 FOUG  
 
Coordonnées GPS : 48.691261,5.786495  /  48°41’28.5396"N 5°47’11.3820"E  

Date de la commande 17/06/2024  
La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage 04/07/2024  
Date d’émission du rapport de repérage 15/07/2024  
Référence du programme de travaux défini 
par le donneur d’ordre 

Commande 
 EJ/41/2024/0008364  

 
Signataire du rapport 

Signature et Visa Opérateur de repérage : 

  

TALEB Lahcen  
Apave Diagnostics  

 

Conclusions 
 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

 
 

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l’accord écrit de son signataire. 
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 Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne 

contenant pas d’amiante : 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critère de décision 
Référence 

ZPSO/CPSM 

Amont  
Éclus
e n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P001) 
Z001 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P002) 
Z002 

Aval  
Éclus
e n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P009) 
Z009 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z008 

Chemin de 
HALAGE  

Éclus
e n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P006) 
Z006 

Chemin 
Contre 

HALAGE  

Éclus
e n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z006 

Amont  
Éclus
e n°14 

bis 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P003) 
Z003 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P004) 
Z004 

Aval  
Éclus
e n°14 

bis 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

Joint scellement - pierre  
Résultat d’analyse 

(P008) 
Z008 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte  halage 

Enduit ciment - pierre  
Résultat d’analyse 

(P007) 
Z007 

Chemin de 
HALAGE  

Éclus
e n°14 

bis 
Sol Plancher Joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z005 

Chemin 
Contre 

HALAGE  

Éclus
e n°14 

bis 
Sol Plancher joint scellement - pierre  

Résultat d’analyse 
(P005) 

Z005 

Façades 

Tour 
de 

l'éclusi
er 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P010) 
Z010 

 
 
 
Commentaires : 

Néant  

 
Légende :  
ZPSO : Zone présentant des similitudes d’ouvrage 
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux  
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1 Description de la mission 
 

1.1 Objet de la mission : 

Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et 
réseaux divers. 

Référence de l’ordre de mission : 79470-159606  Référence du donneur d’ordre : ECLUSE DE FOUG 14  

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire du site : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE   

Adresse du propriétaire : CS 80062 169 Rue de Nancy 06400 CANNES  

Représenté par : VNF 

Donneur d’ordre : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE   

Accompagnateur : Aucun  

Opérateur ayant réalisé le repérage : TALEB Lahcen  

N° de certification de l’opérateur : CPDI6352  Organisme : I.Cert   

Nom et adresse de l’entreprise : Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ  

N° de Siret : 48333631900189  

RCP-compagnie-n° de police : AXA IARD - 10800807204  

1.3 Identification complète du site concerné : 

Dénomination :  

Adresse complète : ECLUSE DE FOUG 14-14bis - 54570 FOUG  

Autre renseignement permettant 
d’identifier avec certitude le site 
concerné : 

 

1.4 Identification du laboratoire : 

Nom : 
Eurofins Analyses pour le 
Bâtiment Nord  

N° d’accréditation : 1-1593  

Adresse complète : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont  

 
 

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d’ordre 
 

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 
 

Description des travaux envisagés, éléments et parties d’éléments à inspecter :  

Diagnostic amiante avant travaux de génie civil de l'Ecluse de Foug 14-14 bis.  

 
 

2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d’éléments concernés (zone d’intervention) : 

 
 Liste des éléments / Parties d’éléments visités 
 

Eléments et parties d’éléments  

Amont  

Aval  

Chemin de HALAGE  

Chemin Contre HALAGE  

Amont  
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Eléments et parties d’éléments  

Aval  

Chemin de HALAGE  

Chemin Contre HALAGE  

Façades 

 
 
 Liste des éléments non accessibles : 
 
Néant 
 
 Liste des parties d’éléments non accessibles : 
 
Néant 
 
 Liste des parties d’éléments non accessibles : 

(Impossibilité technique d’effectuer un prélèvement et/ou un sondage) 
 
Néant 
 

3 Conditions de réalisation du repérage 
 

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les ouvrages de génie civil, 
infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme 
de travaux. 
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l’ensemble 
des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, 
infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux. 
Lorsque l’absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l’opérateur de repérage d’attester de la 
présence ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer 
par analyse la présence ou non d’amiante. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique 
ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé 
après l'opération. 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche descriptive des équipements et composants en annexe. 
L’adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du 
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou 
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire l’objet d’une suspension immédiate des travaux et 
d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais. 
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits 
contenant de l’amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. 
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d’œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l’amiante et à 
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition 
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l’INRS et de l’OPPBTP, et 
des directives de l’inspection du travail. 
Avertissements :  
Compte tenu de l’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est 
possible que certains éléments n’aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations 
approfondies devront être engagées. 
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l’opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante 
: « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles 
d'une montre.  
 
Moyens mis à disposition : Néant  



 

 

Repérage amiante avant réalisation de travaux  

 

Rapport n° : 79470-159606 A    /   Référence du donneur d’ordre : ECLUSE DE FOUG 14  

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ  
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 6/25 

 
 
 Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart : 
 

Sans objet  

 
 
 Dates et nature des visites sur site : 
 

Date Objet 

03/07/2024 01 visite sur ouvrage 

 
 
 Analyse documentaire : 
  
 

Auteur / Société Titre Référence Date Objet 

VNF Programme de travaux 
Commande 

 
EJ/41/2024/0008364 

20/06/2024 Voir descriptif travaux 

 
 
 Rapports précédemment réalisés : 
 
Néant 
 
Information relative aux conditions spécifique du repérage : 

Néant  
 
A cet endroit l’opérateur de repérage indique notamment : 
 Les éléments, en particulier ceux figurant dans les documents transmis par le DO, à partir desquels il a conclu à la nécessité 

d’engager des repérages ; Sans objet 
 
 La stratégie de prélèvements mise en œuvre ; Sans objet 
 
 Les motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu’indiqué en Annexes A, B et C pour 

chacun des matériaux et produits repérés et par ZPSO ; Sans objet 
 
 Les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d’influencer l’interprétation des résultats des sondages 

(environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; Sans objet 
 

 Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d’influencer l’interprétation 
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; Sans objet 

 
 

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés 

 
 
 Matériaux et produits contenant de l'amiante : 
 
Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré 
 
 Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante : 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critère de décision 
Référence 

ZPSO/CPSM 

Amont  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

Joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P001) Z001 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

Joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P002) Z002 
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Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critère de décision 
Référence 

ZPSO/CPSM 

Aval  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

Joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P009) Z009 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z008 

Chemin 
de 

HALAGE  

Écluse 
n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P006) Z006 

Chemin 
Contre 

HALAGE  

Écluse 
n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z006 

Amont  
Écluse 

n°14 bis 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P003) Z003 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P004) Z004 

Aval  
Écluse 

n°14 bis 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P008) Z008 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte  halage 

Enduit ciment - pierre  Résultat d’analyse (P007) Z007 

Chemin 
de 

HALAGE  

Écluse 
n°14 bis 

Sol Plancher joint scellement - pierre  Résultat d’analyse Z005 

Chemin 
Contre 

HALAGE  

Écluse 
n°14 bis 

Sol Plancher joint scellement - pierre  Résultat d’analyse (P005) Z005 

Façades 
Tour de 
l'éclusier 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture Résultat d’analyse (P010) Z010 

 
 
Légende :  
ZPSO : Zone présentant des similitudes d’ouvrage 
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux  

 
 

ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante 
 
Néant 
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ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés 

  

PRELEVEMENT : P001  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 - Amont  - Ensemble des 

murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

Joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P002  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 - Amont  - Ensemble des 

murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
Matériau (noir) ; matériau dur de type joint ciment 

(gris) 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P003  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 bis - Amont  - Ensemble 

des murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

Joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
Matériau (marron) ; matériau dur de type joint ciment 

(gris) 
0 Fibres d'amiante non détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P004  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 bis - Amont  - Ensemble 

des murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

Joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P005  

Emplacement :  
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Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 bis - Chemin Contre 

HALAGE  - Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P006  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 - Chemin de HALAGE  - 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P007  

Emplacement :  
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Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 bis - Aval  - Ensemble 

des murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
Enduit ciment - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

Enduit ciment / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P008  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 bis - Aval  - Ensemble 

des murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P009  

Emplacement :  
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Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Écluse n°14 - Aval  - Ensemble des 

murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
joint scellement - pierre  

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

joint scellement / pierre   
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P010  

Emplacement :  

 

Nom du client 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

Numéro de dossier 
79470-159606 

Elément – Ouvrage 
Tour de l'éclusier - Façades - 

Ensemble des murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur 
TALEB Lahcen 

Date de prélèvement 
04/07/2024 

Partie d’ouvrage 
Enduit ciment - Peinture 

Résultat amiante : Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Planche de croquis n :01 

Enduit ciment / Peinture  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type 

mortier, béton, chape (gris) 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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ANNEXE : Plans / Croquis 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

 

Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/1 N° dossier : 79470-159606 Type : Planche de repérage usuel en plan 

Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  Version : 0 
Adresse : ECLUSE DE FOUG 14-14bis 
54570 FOUG 

Intervenant : TALEB Lahcen Date : 15/07/2024 

Origine du plan : Diagnostiqueur 

Commentaire : Néant  Localisation : Ecluse de Foug 14-14 bis ECLUSE DE FOUG 14-14bis 
 

Lieu / Zone : Extérieur 

  

 



 

 

Repérage amiante avant réalisation de travaux  

 

Rapport n° : 79470-159606 A    /   Référence du donneur d’ordre : ECLUSE DE FOUG 14  

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ  
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 15/25 

 
 

ANNEXE : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage 

 
Z001 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Amont  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

Joint scellement - pierre  P001  Non  

 
 
Z002 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Amont  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  P002  Non  

 
 
Z003 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Amont  
Écluse 

n°14 bis 
Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  P003  Non  

 
 
Z004 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Amont  
Écluse 

n°14 bis 
Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  P004  Non  

 
 
Z005 : Plancher joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Chemin de 
HALAGE  

Écluse 
n°14 bis 

Sol Plancher joint scellement - pierre    Non  

Chemin Contre 
HALAGE  

Écluse 
n°14 bis 

Sol Plancher joint scellement - pierre  P005  Non  

 
 
Z006 : Plancher joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Chemin de 
HALAGE  

Écluse 
n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre  P006  Non  

Chemin Contre 
HALAGE  

Écluse 
n°14 

Sol Plancher joint scellement - pierre    Non  

 
 
Z007 : Ensemble des murs porte  halage Enduit ciment pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Aval  
Écluse 

n°14 bis 
Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte  halage 

Enduit ciment - pierre  P007  Non  
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Z008 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Aval  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre    Non  

Aval  
Écluse 

n°14 bis 
Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte contre halage 

joint scellement - pierre  P008  Non  

 
 
Z009 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre  (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Aval  
Écluse 
n°14 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs - 
porte chemin de halage 

joint scellement - pierre  P009  Non  

 
 
Z010 : Ensemble des murs Enduit ciment Peinture (continue : NON) 
 

Elément Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage 
Réf. du 

prélèvement 
Référence 
Sondage 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimatif de 
quantification 

Façades 
Tour de 
l'éclusier 

Toutes 
zones 

Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture P010  Non  
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ANNEXE : Procès-verbaux d’analyse 
 

PV_00720240701341211 
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ANNEXE : Certificat de compétence 
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ANNEXE : Attestation d’assurance 
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