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Effectuer un ou plusieurs prélévements d’échantillons de matériaux ou produits pour analyse en vue
d’'une recherche de présence d’amiante, désignés par vos soins lors de la commande ou lors de

Analyser par examen en microscopie optique ou électronique a transmission des échantillons de
matériaux en vue de déceler une éventuelle présence d’amiante.

La présente mission, ne peut en aucun cas se substituer aux missions de diagnostics réglementaires
imposés pas la réglementation en vigueur, comme les diagnostics de transaction immobiliére, les
repérages pour intégration au dossier Technique Amiante ou les repérages avant travaux et démolition.

Cas des prélévements réalisés sur équipements :

Les résultats de cette mission, ne peuvent étre assimilés a un repérage exhaustif de I’équipement ou de
la partie d’équipement ou les préléevements ont été effectués.

Les résultats ne sont pas transposables a un autre équipement ou partie d’équipement.

Cas des prélévements réalisés sur composant de la construction :
Les résultats contenus dans ce rapport ne peuvent, en aucun cas, tenir lieu de repérage exhaustif du ou

1- BUT DE LA MISSION
I'intervention.
NOTA :
des batiments visités.

2 -

METHODOLOGIE DU PRELEVEMENT :

La mission de prélévement est réalisée des opérateurs de repérage de Bureau VERITAS titulaire(s)
de la certification de personne dans le domaine de I'amiante.

Osman ZIYAR est certifié dans le domaine de I'amiante depuis le 07/07/2022 par Bureau Veritas
Certification France-60 Av. du Général de GAULLE-92046 Paris La Défense, organisme certificateur
dans le domaine de I'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 13818484
Date limite de validité de la certification : 06/07/2029

Ces prélévements, ont été placés dans un double conditionnement hermétique sur lequel est
identifié précisément I'échantillon .
Un tableau (en § 4) reprend chaque prélévements et fait I'objet de diverses observations précisant :

Le matériau prélevé

son identification (n° de prélévement)
sa localisation

son aspect

la présence d’amiante ou non

VVYVYVYV
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ANALYSE DES ECHANTILLONS :

Les préléevements ont fait I'objet d’'une analyse par le laboratoire ITGA , accrédité par le COFRAC au
titre du programme 144 sous le n°1-6585. Les méthodes de prélevements et d’analyses appliquées
sont conformes au programme d’accréditation des laboratoires n° 144 « Essais concernant la
recherche d’amiante dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau a analyser, les techniques d’analyse appliquées sont les
suivantes :

v' La microscopie optique & lumiére polarisée (MOLP)
v' La microscopie électronique a transmission analytique (META) considérée comme la méthode
de référence applicable a tous types de matériaux.

Le vocable amiante ou asbeste désigne I'un des silicates fibreux suivants :

v' Le chrysotile : variété la plus utilisée (groupe des serpentines),
v' Les amphiboles parmi lesquelles :
= . le crocidolite,
. le trémolite,
. I'actinolite,
. 'anthophyllite,
. 'amosite.
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4. - RESUTATS

Les analyses ont porté sur 21 échantillons.

Innovéox Océania

8 Cubitainers et fits stockés & I'entrée du
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Les résultats sont consignés dans le tableau ci-apres.

PRESENCE PRESENCE
MATERIAU REPERAGE LOCALISATION DU PRELEVEMENT CRITERE D’AMIANTE DE FCR
(oul / NON) (oul / NON)
Joint de bride sur tuyauterie 5 Site INNOVEOX - Résultat d'analyse NON /
Abords extérieur
Materlz?\u |so!ar)t de type P6 Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
laine minérale Abords extérieur
Materle_lu |so!arjt de type p7 Site INNOVI,E(_)X - Résultat d'analyse NON /
laine minérale Abords extérieur
Peinture de couleur orange Site INNOVEOX - . ,
sur équipement P8 Abords extérieur Résultat d'analyse NON /
Materiau |so_|ar)t de type Pg Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
laine minérale Abords extérieur
Peinture de couleur bleu Site INNOVEOX - P ,
sur équipement P10 Abords extérieur Résultat d'analyse NON /
Joint de bride sur P11 Site INNOVEOX - Résultat d'analyse oul /
équipement Abords extérieur
Peinture de couleur noir sur Site INNOVEOX - . ,
équipement P12 Abords extérieur Résultat danalyse NON /
Peinture d’e cpuleur orange P13 Site INNOV[EQX - Résultat d'analyse NON /
sur équipement Abords extérieur
Peinture d’e cpuleur orange P14 Site INNOVEQX - Résultat d'analyse NON /
sur équipement Abords extérieur
Pelnture’de _couleur bleu P15 Site INNOV[EQX - Résultat d'analyse NON /
sur équipement Abords extérieur
Peinture sur garde-corps P16 Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
Abords extérieur
Peinture de couleur beige Site INNOVEOX - . ,
sur équipement PL7 Abords extérieur Résultat d'analyse NON !
Chape béton P18 Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
Abords extérieur
Joint de bride sur P19 Site INNOVEOX - Résultat d'analyse NON /

équipement

Abords extérieur
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PRESENCE PRESENCE
MATERIAU REPERAGE LOCALISATION DU PRELEVEMENT CRITERE D’AMIANTE DE FCR
(our/ NON) (our/ NON)
. P Site INNOVEOX - . .
Joint sur équipement P20 Abords extérieur Résultat d'analyse NON /
Matériau isolant de type Site INNOVEOX - . ,
mousse PU P2l Abords extérieur Résultat d'analyse NON /
‘]0",“ d_e bride sur P22 Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
équipement Abords extérieur
Enduit mural P23 Site INNOVEOX - Résultat d'analyse NON /
Abords extérieur
Peinture sur cuve P24 Site INNOVI,EQX - Résultat d'analyse NON /
Abords extérieur
Joint de bride sur cuve P25 Site INNOVEOX - Résultat d'analyse NON /

Abords extérieur

Localisation du prelévement P11
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Liste des locaux ou zones non visités car non accessibles le jour de la visite de repérage :

Plateforme 1 (Bureaux)

Plateforme 2

Na
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ANNEXE 1 - PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE
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RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-814 EN DATE DU 18/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAL
s rapor i 1 CCTeE G e s Soums & Fanahe tets guls ont i ragu By laboratoie,
Prelevement :
Cornmande ITGA : ITI224-178
Echantillorn TTEA, © [TIX2402-814
Ry au laborstoins be @ 08702/2024

Client :

BURES VERTTAS EPLOITATION

MR Oman ZIYAR

i THEQDORE DROUSET BAT 5 PARC 2000

9740 LE BPORT
Ref. Client : Lis Wrmboeg: <t s PESpOTEaiee des Corawdes furTees [ |& CHEL Ul SONE SATRRETEn] FET ERSCANEL 0 e,
Commande ADEMESP3T780
Dressier cliertt ADEMESPST700
Echantillon PS5 Aderme - Site INNOWVEDR Abords Ext - Joint de bride sur tuysutere
Descrpion ITEA | Mapdeisy fibrews gris en wac
P‘I'épEll'atiﬂn Efertude de fapon & Sre reprisertative de Fadaartilion conforméament & Marrité du 1er odobee 2019

- Four une analyse au Micmsmpe Optique & Lamiéne Polarsée (MOLF) @ Présvement of montage adaptd sor bme de micmsongie

= Pour wne anakse s Moosoope: Einctronique & Transmission Analytique (META] en fonction de la natune de & prise dessl @
(A} - Trafemens méeanique &n mille sousn
(E] - Trakemest chimicee of macankoue: s chioroiormes:

Technique Analytique
- Microsmope Optique & Lumidre Polarisde (guide HSG 240 - Appendice 2] - Morphalogie o ditbnes opticques
L et e Mo mmmiants opSouenent olservabe it Qarante § @ e st supdrieuns o dgae & 0,1 % & masse

- Micrempie Bertmonioue & Transmisgion Arsytious (partes pertireres & L nomea NF X 43-080) : Morphologie, EDX et diffsction Sectroniqus

La adertion de fAbnes damiante est garantie 5 @ leneur et Supdriaure ou dgale A 0,1 9% & masse.

Resultat =
Techrigue anahdtique
Fraction Analyste Resukat Varidhd Eémerits arahytioues
(Methode de préparation] T
et date Fanahyss
FMaidriau fibeese gris &0 vac HOLP & META (4] e 1R300 Ambnte nom —
MOTIDNE Of OISR | 5 P e Aralyate - HOC
MOTIDNE 8 SLEprls Sanskse | 4 (1 (¥4

(1) Aurune Bive SCaTiane e G abternte [Yoantiion o Of NEsa peul SenluskEmend nrdeTee Uik tEner o M CaTane nfeure § L Bk de Sletn

(20 P b i B i) TBC ] IS T i, (B R O o S QA 55 B oS e R P i
valcé par 1 Ludowic LAMOMN Anabyste
L recracucton da o8 cappork Smesd et mETrSS Ju8 6 18 ForT Inigrile | c rAPRCr s Soft pan Ene Ul par n &
S s particdars at &Tbe o Shant, [ acnElons 1m0t csne pancaT £ il o as pnants pandant LT ane
T 184 rae 25 Paga k1
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RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-815 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIALI

I FapEort (eSSl e aCETE U S Arantlons Soumis & analve hes gulis ont S rags s lshorstoie.

Client :

BUREAL VERITAS ExPLOITATION

MR Cnan ZYAR

AN THEQDORE DROUMET BAT & PARC 2000

Prelevement :

Cornmarde ITGA : ITI224-1748
Echantillon ITGA © ITI22402-815
ey laboretoine be @ 0970272004

97420 LE PORT
Ref. Client : Lit eteoeirkoig St s respOralee e Chorredes Fourees [ | CHERL (Ul SONE ST METESCnE 0 (eI,
{oenmande ADEMETST7R0
Do ciert ADEME TR0
Echantillon P& Ademe - Ste INNOVEDE Abords Bxt - Matérdau solant de type laine mindraie
Description ITEA | Mapdeian fibrews jeune sves poussitnes
P‘réparation Effertude de facon & Sre reprisantative de Pachantillon aaformément & Marribd du ler odobee 2019 :

- Pour une analyse au Micscope Optique 4 Lumiére Folisée (MOLP] - Priwement of monsage acapts sur ime de micrscopie
- Pour wne: aralyse & Micmecope Electmsinue & Transmission Asalytiqee (META) & fonction de la rature de by prise diesmi |

(&) - TmEement mémanique en milley aquen
(E] - Trakement chimigee of mécanique e chioroforme

Technique Analytiqus
- Microscpe Optique & Lumidne Polareds (guide HSG 248 - Appendics 2)

- Morphalogie &t aittres optiques

L ekection de Mibres damiante opSguement oloervatis ek garaniie S @ lenewr et supdrieore ou dgale 0,1 % &n masse

- Micrsmpe Betroniue & Transmistion Ansiytioue (partes pertirerhes de la norme NF X 43-080) : Morphologes, ED &t difraction decironique
L chection dhe e aimianie a5t garmntie 5 @ leneur a5 supdreure o dgale B 0,1 % & masse

Resultat :
Fraction dnalkyssse Techrigue anahtique Bsukat Varkihd Dériertts, aravbosss
(Méthode de préparation) Tam
et dabe Fanahyis
¥ Mairrisy fioere: jaune s HOLP 4 META {4} b 130300 Amiante nom -
poLEssiines TN O SOEREr B | 3 ] Aratpste - HOC
OIS O S b | 4 (1

(1] Seung Bive SETIAME e S Sl (Yotuetiion bt 8 ESE e SeanluslaTad iR Ui hEtir & Mve SRS NS L LB BT de St
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RAPPORT D'ESSAL N° IT322402-816 EN DATE DU 15/02/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
i et dheasl e OonCeTe S s drantlons soumns. B Fanskse et guiis ont did seps Bu isboreiniee.

Client : Prélevement :
BURESL WERITAS EXPLOITATION Commande ITGA, : ITI224-178
ML Oenan ZYAR Echantillon ITEA @ [TI2X2402-606
AY THEQDORE DROUMHET BAT 5 PARC 2000 Regu sy laboratoine ke 03702/2004
9M20 LE PORT
Raf. Client : e loomiee res s respormaiee des dormdes D o | 0Hd gu SONE STyaTesd e BPeceies, 0 Qs
Cormmands ADEME/ TR0
Coormiear e ADEME/ TR0
Echantillon PT Ademe - She INNOWVECK Abomds Bt - Mabdriau Solart de type laine mindrais
Desription ITGEA Matbriay filbreu jsune s pousbidns
P‘réparation Effectude de fagon & Sre reprientative de Péchantilion aaformément & Parnibéd du ler octobes 2019 :

= Four une analyse au Micmsmpe Optique 3 Lomiéne Fotansée (MOLF) @ PeSisement ot montage adapid gor bme de micmsonpie

- Pour wne anakse 2w Microsoope: Electronique § Transmission Analytiqee [HETA] &0 fondion de ks matune die- b prise dessal ©
(A} - Trafement méranique en milkey aquean
(E] - Trikement chimiguee of mésanique 2 chlomiorme

Technique Analytique
- Microscopie Ootique & Lumidne Polarisée (guide HSG 248 - appendice 2] - Morphoiogie o oitbres optiques
L et e Mo dramAnEe OpSruenher Olsarvalis el (arantie d @ leneur e supdrieun: ou dgale & 0,1 9% o) messe

- Microscopie Betronigue & Tranamistion Analytioue (parties pertinerhes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, ED et diffraction dectronique
L exection che Mones damianie o5l garaniie § i neur et s ou épae & 0,1 % o masse

Resultat :
Friaction Anabyide Techrigue anahytique [l Rt Warkts Dty arahybi e
{Mthode de préparation)) s
et date Fanahyes
P Matdriay fbers: jaune 2wc HOLP + META (4} It L0320 Amiante nan =
e T dderri Anahpte - HOC
TN e SUEpOrts anakss | 4 [

(1) Aecune fbre Tamianie i'a S Sltecnie, ['bchantlion objes de Nesal peut dvenusiament nEfemie Lne iener o Mve damians e & b BTk de Sliection,
valc par 1 Ludowic LAMOMN Anabpste

L repezdsston da oa wppert SEes rae SUETrSs Ju8 BaE 18 forTs ndRgrals ;o rappes re doit pas e momciut pae F &
Sme cemorce particadees st écte cu dent, b &cantiions sont conasreis pancians §Tiol & e wpports pencant 2 e

OTA 184 re 25
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RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-817 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIALU

Cit rapoort FEsal ne Cnceme Gue e dantlons sourmis B Fanakse teis qulis ont é e su lshorainise.

Client : Prelevement :

BURESL VERTTAS EXPLOITATION Cornmande ITGA, : TTA224-178

MR Oernan ZIYAR Echantillon TTEA © TI22402-807

AN THEQDORE DROUMET BAT & PARC 2000 Regu au laboratoie le 0 09002/2024

97420 LE PORT

Ref. Cliant 2 Lis WDewmbodee: St [ PEpOfateg i oides Sl [ | CHEL Ul SONE ST FEESCINE (1 eI,
Commarnde ADEMEPITTR0
Dreeitier diert ADEMES 97700
Ectantillon PA Acderme - Site INNOWECN Abords Ext - Peinture de couleur oange sur doguipsment
Description TTGA Peirture | Matérisy filreu jaune e poussitnes

Préparation Efertude g fagon & Sire repréentative de Machantilion conformément & Plarmite du 1er ocdobre 2019
- Four une anaiyse au Micmsmpe Opbique 3 Lumiére: Folarisée (HOUF] - Peitsement of montage adapist sor bme de microscopie

= Pour wne anakyse 2w Miorosoope: Electronique & Transmission Analytique (META] en fonction de la nature de & prise dessil @
(A} - Trafement méanique en mille aoueEn
(E] - Trabement chimigee o merankue s chlorminme

Technique Analytique
- Microsmpie Cotigue & Lumidrs Polarisde (guide HSE 248 - Appendice 2] - Morphoiogie e aritbnes opticques
L et e Abres demianie opbduerme Oberwabiis. il garaniie S @ e o5 supdrieune oo dgale b 01 oo neste

- Micrsmpie Bectronigue & Transmission Arnaytioue (partes pertinentes de 1 norme NF X 43-0580) : Morphologie, EDE e diffacion dectronique
L et e Mt P Bl aat GarEniie 4 B el e Supdriaure o0 dgae b 0,1 % i mese

Resultat :
wtion Techrigue anshtique
M Anslysée Aesabat Warkitd Béments analytioues
(Methode de préparation] e
et dabe Fanalyss
¥ Painhorr non sépamble + Mabériay HOLP & META (&) b LI0L B0 Ambnte: non —--
Fhrei fune wer poassites MaTibie 08 DEpaANoG | 3 déerth Aratyle - HOC

METIDNE 08 SIS Fanskde: | 4 1 [y

(1) Aecune fbre Samiane i'a G alterats, ["chantiion ot de Nesal peut Sventusiament neieTher Lt tEnar &n Mbre daTiate nfiieare & W imike de Sltection,

(2 P b Couches mn-stparabies f |danefies comime eles, L Imite de Slection el asnte s I prie diessal L it de Sltection et garantie s Saoue cuche § i
e el conthent B Pl 3 LTS &N QunEtE SuThants Dour BNASE.

valod par ;  Ludovic LAMORN Anshyste
L racraducton da o8 caprort Smesd s mETrSe Ju8 6 18 ForT IniRgrale | o appor s Soft pan e ol par n &
Zim craarcis partic dare et acbe o han, [ acnElcns 10t cvasne parcaes £l of as onans pandant LT e
T 186 e 25 Paga k1
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RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-818 EN DATE DU 13/02/2024
RECHERCHE ET IDENMTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cit rapeort (Pesaal e conceTee Ut S Arartions Soumis & Fanskyse bes quls ont i regus Su Iaboratnie.

Cliant : Preleévement :
BURESL YERITAS EXPLOITATION {Commande ITGA : ITI224-178
M Onan ZYAR Echantillon ITGEA : [TI22402-618
AY THEDDORE DROUMET BAT 5 PARC 2000 Resgu sy laboratoine be @ 0370272004
97420 LE PORT
Raf. Client 1 e loormee s s resporaie des dorndes s par 1 0L gl SOt STyeermend ey Breceis, 0 Oseos.
Cormmands ADEMETITHA0
Douimenr cllesrt ADEME/ M0
Echantillon PO Acderme - S [INNOWEDK Abords Bt - Mabiriau Eolart de type laine: mindrake
Description TTGA Pesrfurss muftiples e wad

P‘rvéparation Effectude de facon & Stre représentathve de Nacdhantilion corformément & Parnité du Ler octobee 2019 ;

= Pour wne: aralyse 20 Microsoope: Elechromique & Transmission Analytique [HETA) e fondion de la nature de b prise diessal @
(A} - TrRemen: mémnique en milley aquers
{E] - Trakement chimigee of mécanique 2 chlorieme

Technique Analytique

- Micrsmpe Betmonigue & Transmission Anafytioue (partes pertinertes de ba norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX & diffracion dectnonique
Lt et de fons danmiants el arante o [ e et sopdniauns o dgae & 01 % & masse.

Resultat =
R Anslysde Techrigue anahytique i Eat
{Mithede de prigsrssian) d":"'m Bt &
et dabe Fanahys -
[ p— META, (8] be. 1TAE2004 Amiante: non -
PR O Drépaaions | 1 e e ] Ayt = ERD
IO O St Tansiyee | 2 3 2y

1) Acune fiee Tamante o' S cbrernds | Fbchaniion obget de Mesal peul Swenlusiarienl naremier un beviar &0 fve daTeae e b B imoke de SlvecTion,
() P bes Couches sboepBonndes &n viaC o identfides comme belies, [ BnRe de ok 5 QATBNIE LFROUENNETT S B pese: (el & fon D couchie.

valdé par:  Ludowvic LAMORN Anakeste

Ls reprsdscton da e wppert SEes na ETriass JuS B3 08 ForTs nERorals ;| oB rappen ra doft pan e ool pae 5 &
Sy cerorcs particders st écte o cent, b ecantiions iont comasrels pancians £ Tol o s mapports pescant 20 ane.
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[puneau ]

:.:::n:-ﬂki— Routr: die by Cbe: o' fmer - C5 30012 - i tniru:
Tl 2 (MA12.10.30 Acoridaton B LU 5=
Faod - CHLAZ. 266958 Portée disponibie IIE_A_HA
wevnvi St i SUr wRLTEL T
Ao ESSALS
fdlocta in France

Lscrriciation du COPFAT sttt ol compsiinas e Esbornisies pour i seuls s couvers pr Pacridation gul aont kiantSils par s rymbola b

RAPPORT D'ESSAL N° IT322402-819 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
i et dheasl e OonCeTe S s drantlons soumns. B Fanskse et guiis ont did seps Bu isboreiniee.

Cliant : Prelevement :

BURESL YERITAS EXPLOITATION Commande ITGA, : ITI224-178

5L Oernan ZYAR Echantillon ITEA : [TI2X2402-609

A THEQDORE DROUMET BAT 5 PARC 2000 Regu sy laboratoine ke 03702/2004

97420 LE PORT

Raf. Client 1 Le boormses e pos nesporaie des dorndes foumss jur & 00l 0 S0 STt e rsceies o0 O,
Cornmande ADEME/ M0
Corimer et ADEME/ TR0
Ecthantillon P10 Ademe - Site INNOVECD Abords Ext - Peinture e asuleur bleu sur duipsment
Description ITGA Pesrtures muftiples e wad

P‘réparation Effectude de facon & Sre repriientatve de Méchantilion aoformément & Parnihé du ler ocobes 2019 ;

= Pour wme: analyse 20 Mirosoope Electronique & Transmission Aralytique [ HETA] en fondion de la sature de: b prise desmal :
(A} - Trkement mémnique en milked agqusx
{E] - Trakement chimigee of méranique 2 chioriorme

Technique Analytique

- Micnsmnpe Bedtronioue & Tranamision Anslytioue (parties pertirerhes de ls norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX et dffraction dectronique
Lt it e lones: charmlante a5 Garantie 3 @ beur est sopdnieune o dgae & 0,1 % & msse.

Resultat :
R Analysde Terchrigue anahtique Bkt
{Mithede de prigiesian) d':"ﬂ Bmets &
et date Fanahyas -
¥ Peimuors: mttisies £ e META () be 170004 Amiante non —
PTILE O DERaTEoNG § 1 e pen ] Arahpte : ERD
MOTDE Of SEports Jansiyse | 2 (13 (¥

1] Accune fbwe SFamarne ofa dad obnernde, [bdaniiion obger de el peut beenlushanenl e une i & e daTane ifdiere i ke de e,
(2] oy bes coudes iepbonndis & Wit et eniiMes cnme elies, @ Inke de o 58 QATENE LNRUErent S [ pese demal & fon i coudhe.

valdé par:  Ludowic LAMORM Anakyste

Ln recrodisctorn da o pport Sl riec simriss som s 1n Forme misgrak ; ca mpRor r doi pan e ool par r 2.

S carrarcia parteoides of drte tu dant, b cantion end coraarsis parcaee {8 owpports pascdene U are

OITAL 184 e 25 Fage 1
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[puneau ]

Arteparc - B3 E - Route de: b Clbe o' Aner - ©5 30012 -

!J-S‘II - Aorrédiation 5* 1-LIH
Tél : (AL 12.10.730

Fane - D4.A2.26.69 .58 Portfe dsponibie |[mimﬁ-
weeew itgn AT surwwsmfmch TN

aFEL

Felicta in France

Lincrridation c COPFAT atimcts c in, compsinon d Iormisres pour i Sl asesin couvers i Paociaiation gul iont kiantSis par ks rymhole

RAPPDRT D'ESSAI N° IT322402-820 EN DATE DU 18/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIAL
it rape e 1 CorCeTee G S ranlons Sounms B Fanahme et Guis ont @i reg By sborsioise.
Client : Prelevement :
BUREAL VERITAS EXPLOITATION Cornmarde ITGA : ITI224-1748

MR Osnan ZIYAR Echantillon ITGEA © ITIZ2402-830
A THEQDORE DROUMET BAT 5 PARC 2000 Regu au laboratoie le : 059002/2024

910 LE BORT
Ref. Client : Lt Asbararkodre: SRR [ respoiaiee des dorides Suemees o |e CNL gUl SONE SITYRETEN ETESOIE 0 Jests.
Commande ADEMESFITR0
Dersser diert ADEMESTFATIR0
Echantillon P11 Ademe - Site INNCWECH Abords Ext - Joint d bride sur éguipernent
Deseription TTGA Matdriau Sk nolr v coude an papler
P‘réparation Efertude g facon & Sire représantative de Machartilion conformément & Marmité du 1er odobes 2019

- Four une analyse au Micmsmpe Optique 3 Lomiéne Folarsée (HOUP) © Petfvement of moniage acapit sor bime de micmsonpie

= Pour wne: anabyse 2 Minosoope: Electronique & Transmission Asalytique (HETA] en fonction de ks natune de & prise dessl @
(A} - Trakement mdcanique &n millel souesn
(E] - Trbement chimigee of mécanique 2 chiomiorme

Technique Analytique
- oo Cptique & Lumidne Polareds (guids HSG 248 - Appendios 2) - Momphoiogie o oribbres opticues
L it b FDeest FRmlanle: Optrper Sldervalds il G anlie d @ e e Supdrieune oo dgae & 011 R i mesie

= Microsrope Betronigue & Transmstion Anaiytioue (partes pertinenss de s norme NF X 43-080) : Morphologis, EDX &t dfraction dectronique
L et de Ares demianie il garaniie S @ e e sopdriane ou dgale & 01 e nesee.

Resultat :
Fraction Anakysse Techrigue anahytique Eldsykat Varkihd [T Re—
(Methoe de présestion) o arthtigues
et date Fanabyss
P Matdrizg soupke nolr Fes muche HOLP 4 META (B) b 1030 Présence de fAbres hirysatle
&N papke Mo f CEnarao | 4 amiante Anatyme | |98
BTt s H
valodé par 1 Ludowic LAMON Anskyste
Ln receoaucton da ce cwprort SmE et BN 58 B3 18 P NS | O MRPRCS r 3o pan e et n =
S ciarmoarcie pRCHTere e eTTE C Shar, e SCArSIENE 1STE SR anSa § Tl af s PRy pesdan LD s
OTA 164 raw 35 Fagat /1
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[puneau ]

::zr:-!ki—hndebtﬂt:d"m-ﬂmu- L, cofroc
T ¢ AT L1030 Aorédiation B 1008 ST
Fane 1 (4422669 58 Fortée disponibe |[E£Hﬁﬂ
wevew itga.fr sur wawmfac 0T
dot ESEALE
tlcka in France

L'scrriciation du COPFAT sttt ca fn compsiimnas e Esbornises pour i seuls s couvers par Pacridation gul aont kantSiis par s rymbola b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-821 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAL

Cit rapeort sl e ConCeTE QU S drantlons Sourms. & Fanalse e qulis ont i regus Bu lsborainise.

Client : Prelevement :

BUREAL WVERITAS EXPLOITATION Commarnde [TGA @ ITI224-178

MR Ceman AYAR Echantillon ITGA : IT3X2402-801

b THEQDORE DROUHET BAT 5 PARC 2000 Fegw au laboratoine be @ 0970272024

9 LE BORT

Ref. Client : Lt It S (S resoreaiee des donindes e por |e ChNL gL SONE SITRETENT METERSrR 00k,
Commarde ADEME[ 797780
Domsler dient ADEME/ 797780
Echantillon P12 Ademe - Stte INNCWECK Abords Ext - Peinture de aouleur noir Sur équipemient
Deseription TTGA Pedrfuras muftiples en wad

P‘réparation Efferhude e facon & Sre reprisentative de Pachantilion aaformément & Parnihé du 1er octobes 2019

- Pour wne anakgse 2w Microsoope: Electronique § Transmission Analytiqee [HETA] en fondion de ks matune die- b prise dessal ©
(A} - Trafement méranique en milkey aqueann
(E] - Trikement chimigee of mécanique: 2 chlomiorme

Technique Analytique

- Micnscopie Becdtronigue & Tranamistion Analytioue (parties pertinerhess de la norme NF X 43-050) : Morphologie, ED et diffraction dlectronique
L enectioen che Mores oFarmianie o5l Qaraniie o i Dneur et sopdniere ou ggae b 0,1 % o mase

Resultat :
R Anblysds Techrigue anahytique i Bt
{Mithed de prigirssan) d':"”u Bz &
et date Fanahyes m
¥ Peinteres meltipies &8 ¥TaC META (4] b 13002004 Amianie nos o=
PTIINE ( EarEions | 1 ] b BHD
MOTIONG 08 SIS Sanakme : 1 n (F4]

(1) Ancune fbwe Tamianie i S Slecnie, ['bchantlion objes de Nesal peut dventusiament nEiemie Lne ienar & Mhve damiane e & b BTk de Slection,
() Pour bes coudhes riepBonndis & Wit et eniiies cnme elies, @ Inke de o 5T QATENTE LNRUErent S [ pese demal & fon i coudhe.

valdé par:  Ludowic LAMOM Anaheste

L regrodisckon da o8 mepport SeuEs raet miTrisks o8 U 18 Forme intgrads | o MRRon e doft pan e momdul par r &
S ciarrosncis particalites af dcbe i chark, b dcuantfions sonk commmrde pancat £ ol o s pports pasdent 1 s

DTA 184 rew 25
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[puneau ]

Artepar - B3t E - Route de b Cbe o'Amer - 5 20012 -

!3.5‘!] = Aorrédiation 5* 1- 109
Tl @ (A 12,1020

e AL 26,0658 ortie ponme IEC=MFA

st sur waes i C .."z'_"-""

AFEL

Pk in France

Lscrridiation du COFFA it cha i compsiimnon dae Isbornisiees pour i seuds anusis canvers par Pacridiation gul iont kantShis par s symbole: b

RAPPORT D'ESSAL N° IT322402-822 EN DATE DU 13/02/2024
RECHERCHE ET IDENMTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cit rapeort (Pesaal e conceTee Ut S Arartions Soumis & Fansyse bes guls ont i regus Su Iaboratnie.

Cliznt : Prelevement :

BUREAL VERITAS EXPLOITATION Commande ITG&a @ ITI224-178

R Osmnen FYAR Echantillon ITGA : IT322402-802

A THEQDORE DROUHET BAT 5 PARC 2000 Resu au laboratoie be ;09022024

97420 LE PORT

Ref. Client : L LSDOrBoe: FEE [ PESpereateg (S danides Roumee (o |e OWEL (Ul SO0 STYRETENL FEEPSCENEL O dESE.
Commarde ADEME/ 797780
Durisesr cllers ADEME/797780
Echantillon P13 Ademe - Sibe INNOVECH Abords Ext - Peinture de coulsur arange sur dquipement
Description TTGEA Matdriay compact maman [ Pelrtune

F"réparat'mn Effectude de facon & Sire représentative de Nachantilion corformément & Parnité du Ler octobee 2019 :

- Pour wne anakse 2w Microsoope: Electronique 3 Transmission Analytique (HETA] & fonction e | rature de b prise dessal @
(A} - TraRement mécanique o millel douEn

{E] - Trkement chimigue of mécanioue 2w chlormiorme

Technique Analytique

- Micrscopie Bectronigue 4 Transmission Arnaytioue [partes pertinertes de b norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX et diffacion dectnonique
L exection de e damianie el Qaraniie § i e est sopdniare ou dgale A0, % o mese

Resultat =
Fracton Analysbe Techrigue anahytique Pt
[Mithre de rdoaranan d'.::rlélﬁ Bérments arabytioues
et date Fanahyss i
¥ Matériou compact mamoe + META (4] ke 17002004 Aminte nae —
Pinherr: non stqambe ML O P EREaons | 1 fenraTr Arahyre - ERD
MOTIZNE (08 SErls Sanskae | 2 n [F3]

1) Accune fbre Tamiante i'a S Sitectie, [bchanilion obje de Nesal peut EventusiiaTent nedemier une benar o More Camiane inflieare & L It de Slection,
() Powr bes Couches on-séparables et identildes comme telles, s Imile de Sttertion &t gassnte sur i prise diessal, La Inite de Slection et garantie s Canue couche S &
prise desssl contient Bu phs 2 Coudes o Quanthd soTamle Dour analyse.

valdé par:  Ludowvic LAMON Araheste

L sk daos capport S e mETHSA S8 638 08 ForT INERGre | o ApRor i Soft pas Bne ol par n &
Zm ermarcis partic s st acbe i Shant, e acnicns 1ont coasress panciaes £ 7ol of s ppons pandant 1 e
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[puneau ]

Meteparc - Bt E - Rowte de b Chbe o Aqer - 5 30002 -
13550 MEYRELIIL

Tél : [4.42.12.11.30

Faod - HLAZ D69 58

g T

dFEL

ol ok iy France

Lsernicistion tu COMRAD sttarts de 8 compiience des Ishoryiorm pour e el SEusE s D Mearsdiation ool sont kdentfee par e ymbole ¢ b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-823 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

it rapport JEsasl e COnCETE Ut S dohantilons Soumis & Nanakae hes guis ont S s U laborstaiee,

Client : Prélévement :

BUREAL VERTTAS EXPLOITATION Cornmands ITGA - ITI224-178

ME Oeman ZIYAR Echantillon ITGA : ITI22402-80%

i THECDORE DROUMET BAT & PARC 2000 Py &y laboratoines be @ 09002/2004

SF430 LE PORT

Raf, Client 1 Le wsorasee ses pes resporaaiee des deonndes foummss far & CIent gul SNt STgeament e SEceies 0 OSs.
‘Commande ADEME TR0
Deesier dient ADEME P70
Echartillon P14 Aderme - Site INNCWECH Abords Ext - Peinture de couleur orange sur dquipemert
DCeseription ITGA Prirfures multiphes &n wac

P‘réparation Efertude e facon & Sre reprisantative de Fachantilion conformément & larribé du 1er ocobes 2019

- Pour ene: anakse s Miooscope Electronique 3 Transmission Asakitiqes (HETA] £ fondion de |a satune de b prise diessal @
(A} - Trafement meérmnigues en milkey g
(E] - Trabement chim igee &f mesanigue: 2 chloamiorme

Technique Analytique

- Micrescope Bedtronigue & Transmistion Analytioue (parties pertirerhes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, ED et diffraction dectronique
L it che Mt e Bilante st e 3 (@ e a3 Sopdieuie o dgae b 0,1 % i mae

Resultat :
Friction Anatysde Techrique anatytique Akt
{Miéthede de prigerstion) d'.ll:rlélﬁ Edrrents arafytigues
et date Fanahyss m
¥ Peinteres meltipies & vrac META (&) bt 19E0/2004 Amiante: nom -
POTIIE (8 CORATBIONE | 1 Adepmi Aniysie | SNT
RTINS by | 4 {n ¥4

(1) A Biwe amiane ia S alterns (oentiion oiger of MEE P desni eyt PR LnE e & five Camae e b U i o dliecie,
() P S OoUChes Floep o o vkt &f eniiies comme e, @ Inke de Gkecdion et QATanie LIIGUETENt S i prse dessl o non g cudie

validépar:  Ludowic LAMOMN Ansbeste

L regrodisction e o cepport SeuEs et SUErisks o8 o L Forme Infgrls ; ol MEpos e doft pan e momdul par r &

S crrosncie Pt af derbe s chark, b dcsantfioes iont conmrde panciaes £ ol ot s Spports pascant 1 s
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[puneau ]

Arteparc - B3 E - Route de b Cbe: oo - 5 20012 -

!3.5‘31 L Boorédiation 5* 1-HIX
Tl 1 (12,1020

Fane 1 D442 26.69.58 Portfe: dsponibie |m
st sur w0

AFEL

Plicta in France

Lscrridiation du COFFAT kit cha i compsiimnon dae Isbornisiees pour s S amusis coanvers par Pacridiation gul iont kantFuis par bs ymbole b

RAPPORT D'ESSAL N° IT322402-824 EN DATE DU 18/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIALU

Cit rapeort (Pesasl N ConCeTeE Ut S Arartions Soumis & Fanskyse bes quis ont i regus Su Iaboratnie.

Client : Prelévement :

BURESAL VERTTAS EXPLOITATION Commarde ITGA @ TTI224-178

M Oeman ZIYAR Echantillon ITGA : IT3Z2402-804

Ay THEDDORE DROUHET BAT 5 PARC 2000 Few sy laboratoine e @ 057022024

9420 LE PORT

Ref. Client : Lt At SR S respevriatee des donindes T o |e WL OUl SONE SITRETASN BRSNS 0 Jess
Commarnde ADEME/ 797780
Dorssder client: ADEME/ 797 TR0
Echartillon P15 Ademe - Sibe [NMNOWVEDN Abomds Ext - Peinture de coulsur bleu sur éguipsment
Desseription TTGA Prairfures muitiphes & wac

F"I'épEll'atiﬂl‘l Effechode de facon & Sre reprisentative de Nadhantilion corformément & larnihé du Lar ocfobes 2019 :

- \Pour wne anakse @ Micoscope Electrorique 3 Transmission Anaktigee (META] & fondion de |a nature de b priss dessal
(A} - Trkement mésanique &n milkey aquss
(E] - Trikement chimiguee o mécanioue 2 chlorminrme

Technique Analytique

- Micrscopie Bectronigue & Transmission Anafytigue (partes pertinertes de L norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difadion dectronique
L i e i P Bilanle sl GarEe 4 (B bR eat sopdiee fu dgae b 01 % i nase

Resultat =
Fr Anslysde Techrigue anahytique itk ik
{Méthede de pripersan) d":‘”& Eaiment:s onhytiy
et date Fanalyss m
¥ Peintires maltipies e wrac META (4] le: 1702004 Amiante non =
PTION O SYESIEONG | 1 Aerctd nshyste : ERD
MOTIZEE 08 SIS Tanshde | 1 n [F3]

1) i Rive TaTIare e S Glerets Pichanilon oipet of eSS e b slaTyEn PEPETRE LN e & five CaTiame e b B BTk O Sl
(2) Poar b Couhes rboep oS & Vil el dentiiées commie e, i ImEE de Glecion &5t ATaNiE WU S @ pese g o fon g cudie

valdé par:  Ludowvic LAMON Anaheste

Ln regrmduckon da o mapport SsiEs e muisrisis e o an Forre inflgrake | o rapRon e Sot pan e momedul par r &
St carraaris particaiies ot dcbe du chank, b dcuantions sont comsrels panct £ ol s Spports pesdent 50 s
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[puneau ]

Erteparc - B3t E - Rowte de b Chbe Ao - 5 30002 -
13550 MEYRELIIL

Tél : 4.42.12.11.30

Faod - DHLAZ 26958

A g T

dFEL

ol ok iy France

L'serriciention cu COPRAD sttarts de I8 compdiience des Isboryiorm pour e sl anuse movers par Msarsdaiion qul iont kentSe par e mymbole @ B

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-825 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D"AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAL

i rapport (eSSl e ConCETE U S doanilons Soumis & Nanalve hes guis ont S rags s lshorstoie.

Client : Prelévement :
BUREAL WVERTTAS EXPLOITATION Cornmarde ITGA : ITI224-1748
ML Osman ZYAR Echantillon ITGA @ [TI22402-805
A THEQDORE DAOUSET BAT 5 PARC 2000 ey laboretoine be @ 0970272004
G974 LE PORT
Raf. Client 1 Le boorasee ses s resporaaiee des donndes foummss far & 0lend g S0t SITQament e Seceis 0 OsSs.
‘Commande ADEME/ 797780
Dessier dient ADEME P70
Echantillon P16 Adderme - Site INNCWECH Abords Ext - Peinture sur gardes-tons
Deseription ITGA Preintures multighes en wac
F"réparation Efferchuode e facon & Sre reprieentative de Pachantillon aoformément & Marribd du ler odobee 2019 :

- Pour wne anakse 2 Mirosoope Elctronigues & Transmission Anaktique (HETA) & fonction de la ratune de b prise dessal @
(A} - Trafement mémnique en milkey aquers
{E] - Trikement chimiguee &8 mdanigue 2 chlosmitrme

Technique Analytique
- Micnsmopie Bectmonioue & Transmission Analytioue (parties pertirerhess de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDi et diffraction dectronique

L et g Anes derslanie el garenie 4 @ e e sopdrisune oo dgabe b 01 ‘e e messs

Resuleat :
Techrigue anahtique
Fraction Analyste Asakat Variétd Béments analybioues
(Méthode de préparation) arm
et date Fanahyss
[ p———— MIETA 4] be 1 HEL00 Aminie non -
MOt (8 DOERETENGTE | 1 oésrrr bl : £V
MoTiine e Rrgorts Fansbme : 3 (n 2

(2] Ancune Bbre Samiante e S Slternde, chantiion obet de Nesal peut Sventusianant raseThe Uit tEnr & More damias nfiieare & 1 imike de Sltedtion,
(2] P b cousess rloepBonndis i vl et identfies comme e, @ e oe ot 5 AT LYROUEENT S @ (s sl o fon DI couhe,

valiot par 1 Ludowic LAMOMN Analyste
L regrmdsction e o8 mupport SsuEs raet Uik o8 U L Forme Infgrls ; o Mppos e doft pan e momdul par r &
S carrosncis particalides af dcbe s chank, b dcsantions iong comumrd pancast £ ol ot s Spports pasdant 3 sne.
OTA 164 rawe 25 Fagal )1
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[puneau ]

frtepar — Bit E - Route de: b Cibe o'imer - 5 30012 -

!EIH - Aormédiation 5* 1- LI

Tl = (AL L2. 10D

Faor - (MLAZ 266958 Portée disponibie

WA AT SUT WaALITE T
Pdocha in France

Lscrridiation cu COFFA atimcts cha i compsiimnos dae Ishoraisiees pour s s anusin couvers i Pacridiation gl iont kiantFis par ks rymhole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-826 EN DATE DU 18/02/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIAU
i rayuport dPesasl e ConCere Gus s dorarstions. soums B fanskse nes guils ont G seps Bu leboreioise.

Client : Prelévement :

BURESU YERITAS EXPLOITATION Commande ITGA, : ITI224-178

. Oenan ZIYAR Echantillon ITEA @ [TI22402-806

Y THEQDORE DROUMET BAT 5 PARC 2000 Restu au laboratoie be @ 0500272024

97420 LE PORT

Raf. Client 1 Le itormieie st pas resporaiee des donndes oumes | chnt gu SO0 SITgnaTen reETscis, o Jess.
Commands ADEME/ M0
Deisenr it ADEME T80
Echantillon P17 Ademe - Site [NNCWECD Abonds Bt - Peirture de auleur belge sur douipement
Deseription TTGA Pairfures muitiges & vwas

P‘réparation Effertude de fagon & Sre reprisentative de Péchantillon corformément & Narmitd du ler odobee 2019 :

- Pour wne anakse s Monosoope: Elnctronique § Transmission Analytique (META) en fonction de la sature de & prise dessl @
(&} - TrEement mémnique en milley aquens
(E] - Trakemest chimicess of mécankgue 2 chloroiorme

Technique Analytiqus

- Micrsmopie Betmnioue & Transmission Anaytioue (partes pertinerntes de 1 norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX et difacion dectronkque
L et dhe e damlande et garnantie 5 8 beneur esf supdrieure o dgee 401 % e nase

Résultat =
Fraction Anatyse Technique: natytigis: Rkt —r— Eibrrnerits Ay tioues
(éthode de préparation]) dami
et dabe Fanahyis
[ — META (4] be 1900012004 Amiante non -
TN (O BRI L D et Anaiysie | SNT
MOTIZeE e Sppirs Sanshae | 4 (1 [£H

(1) Aeune Abre Samiane A S Sltectie, [banilion objel ot PEEa el dvent e PSR LN benr & Mhre T inidriere & L8 il de SlivcTion.
CF) oy b Cosres sbBonvedes an was o wheniiihes comme e, @ inee ‘- S QAR LT S i pese el & non par coude

valcé par 1 Ludowic LAMOMN Ansbyste

Ly reprmdcton da e mwppert Ssesl ra SETriass U BN 8 ForTe MERgrRs ;| cB rappen ra dolt pas e ool par 5 &

S cemarcs particdeis st ects cu clent, e d&cantiions iont conasneis pancians £ mol & e mapports pencant 50 sne.
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[puneau ]

Artepan - Bt E - Route de b Cite: o' Apar - C5 30012 -

::q.squ FETRELIL Aoonédiation n* 1-1029
Tél 1 (4.4 12.10.20

Fae - HLAZ 260958 Portte dispon ke Im

wewnLitga fr Sur waLERRCR

i ESSATS
dFEL

folocte in France

L'acoricibtion i COFPUA stimeta da In compsimnos e baborsisim pour e nes s s e acmsdSation ul sk Hantfis par e mmicle s b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-827 EN DATE DU 19/02/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
i Fapor] (e (e OO S e anlore Sourmis b sk De gus o da e Bu Laborstniee.

Client : Prelevement :
BUREAL VERTTAS EXPLOTTATION Ceenmarxde ITGA, : TTA224-178
ME. Osman ZYAR Echantillon ITEA @ [TI22402-827
A THEGDDRE DROUMET BAT 5 PARE 2000 Few sy laboratoine b= 0 OF9002/2004
97420 LE PORT
Ref, Client : Lt LDew e g T [ e (e (oS KT (U |E RN Guil SONE STERETEEL R ETSCA O GERE.
Commarnde ADEME/ TR0
Corssier dient ADEME/ 797780
Echantillon P18 Ademe - Site INNOVEOR Abonds Bxt - (hape béton

Deseription ITEA | Mateiay belge | Matérisu noir

Préparation Effertude de facon & Sre reprisentative de Méchantilion aoformément & larndbd du ler octobes 2019 :

= Pour wne: anakse 2 Mimosoope: Elctronique § Transmission Snalytique (HETA) en fondion de la nature de b prise diessal @
(A} - Trafement méanique en milks aquesn
(E] - Tmbement chimigee of mécanique e chloroiome:

Technique Analytique
- Micnermpie Bectmonioue & Transmision Analytioue (parties pertinertes de la nome NF X 43-080) © Morphologie, EDX &t diffraction Secronique

L i dhe Mones diarsiante esi garantie 5 @ lneur ext Supdrieune ou dgale & 0,1 % &n masse

Resultat :
wetion - Teschrigue anahtgue

Fr Ay Aeabat Varitd Edmerts anahytioues

{Mthode de préparation]) o
et date Fanahyas
FMatériau beige + Maffriu noir non META, (4] be 17002004 Amiante nom — Autnes fives et
sEparainie POTIZNE (e DrERaIRToN | 1 P e ] danrQuies par M. (1]
TN Of Sepris Sanskee © 2 (13 N‘Hp:.EhL‘#
]

(1) A Biwe amiare i S ol (aoanilion obger of NESE e besnl Tt PERTRE L e & fiee damae e b i e o lerive

(2 Drmutve fiwes mindrsess Sarapiindes Jne infsbes (dont s g e st infiiane B 3 ) ont i alteriber O Mtns ol o Sve Sfdrencbes o Abres ETASME WE kS
it off derAcation reporis GarG beS donndes analyBoues (M : Morphooge | Dt Diffecion Sectonioue | A Aneyse B0,

(3 P e OO P -Sdieralies e identfides comme lebes, b Bmile O Stertion i pamnte S i prise diesssl, Ls Bl de GleTion el garanie S Carue e S @
ot (TS Coniient s Pl 2 CoucTes o QuinBlt STae (our SAE.

valiot par 1 Ludowic LAMOMN Anskyste
L regrodisction da o8 cupport SeEs raet mmrisks o8 S 18 Forme infgrds | o Mppon e doft pan e el par r &
S carrosncis particalites af dcbe u chark, b dcsantfions sonk commrde pancat £ ol ot s Spports pasdent N s
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[puneau ]

Arteparc — BSS E - Rowte de by ke Ao - 5 30012 -

!3.5‘31 n Acorédiation 5 1- 1029
Tél @ (A1 10.H)

f..'
P 1 DAL 26.80.58 ortie cponpe IEIC=MEA

v SUr wawaRnf ,_"..:f._?-." F

dFEL

Felicha inn France

L'serriciention cu COPRAD attards de I8 compaience dee Isboryiorm pour e seuls snusie coorvers o Msassdation qul sont entfs par e mymbole © B

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-828 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAL

(it rappart eSSl e aonCETE U S doantlons Soumis & Nanakee tes guis ont s e By lsboratnise.

Client : Prelevement :
BUREAL WVERTTAS EXPLOITATION Commands ITGA @ ITI224-178
ML Osman ZYAR Echantillon ITEA : [TI22402-608
A THEQDORE DAOUSET BAT 5 PARC 2000 Few sy laboratoines be @ 0900272004
G974 LE PORT
Ref. Client : Lt ATOrabei e T (s resercaii (e ories K Do |E ML O SONT SRl e EraCa s, ¢ OESg,
‘Commande ADEME/ 797780
Dessier dient ADEMEPITTRD
Echantillon P19 Ademe - Site INNCWECD Abords Bt - Joint de bride sur douipernent

Deseription ITGA Matriay filbrew vert aver poussdres

F"réparation Effertude de facon & Sre reprisentative de Méchantilion aoformément & larndbd du ler octobes 2019 :
- Four une anaiyse au Micmsmpe Optique & Lumiére Folarisée (MOLF) ©: Préivement of montage acaptd sor lme de micmsope

= Pour wne: analyse 20 Mirosoope Electronique & Transmission Aralytique [ HETA] en fondion de la sature de b prise desmal :
(A} - Trkement mémnique en milked agqusx
{E] - Trakement chimigee of méranique 2 chioriorme

Technique Analytique

- Micnoscopie Optique & Lumidre Polarisde (guide HSE 248 - Appendice 2] - Morphaiogie & oitbres optiques
L ihenction i M dramianie (pSguenent Oloervalis el garantie d @ lenewr et supdrieuns ou dgake & 0,1 % & messe.

- Micnsmpe Bectronioue & Transmission Analytoue (partes pertinertes de la norme NF X 43-080) © Morphologle, EDX et diffraction Slectronique

L ection de Mones diarsiante esi garantie 5 @ lneur ext Supdrieure ou dgale & 0,1 % &n masse

Resultat :
Fraction Analysbe Techrigue analytique Rl et Varid Bdrmerits arabticues
([éthode die préparation)) P
et date Fanahyas
FMaifrioy Hheras vert s HOLP 4 META {4) le 1HOL2004 Amiante non -
e Tz e e SRR | & et Analysie | ST
PaTION O Soplrls Tanahe | 4 [

1] Accune fbre Samere ofa dad obnernde, [bdaniiion obge de esal peut deenlushanent e une i & fibee damane nfdieare b b8 ke de SlecTon,
Validé par ;. Ludiowic LAMOMN Anabysts

La reproducton de o pport SEEN re SUESrEes el Bo 18 forTe IndRgrade ; cR pRor re dolt pas e memcul par n -1
St carrounica, pourteddrn w derEm s shark, b demaniions aond coruanes parcees ool o w pperts pasdt U ane
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Arteparc — Bt E - Route: de b Cibe oo - 5 30002 -

!3.5W - Aocrédiation 5 1- 109

Tél : (AL 12.10.H)

Faoe - CHAZ DE.69.58 Portée dispon ibie

e St AT SUT WAW.IDFRC T
feochs in France

L'serriciestion cu COFRAD sttt e s compiienos des ISDorsiore poar B el auise marvers o Maarsdation quil sont Kenifs par e mymibole © b

RAPPORT D'ESSAL N° IT322402-829 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

it Fapport (eSSl e CoCETE U S Aanlors Soumis & Ranshee bes guTs ont e e sy lsborainie.

Client : Prelevement :
BUREAL VERITAS EXPLOITATION Coenmande ITGh : TTI224-178
ML Osman ZYAR Echantillon ITGEA : [T322402-629
AN THEDDORE DROUSET BAT 5 PARC 2000 Fegu sy laboratoins be @ 05970272004
97420 LE PORT
Ref. Client = L M Torakei e et (i sl s dories Waarees D |6 CHEL U SONT SETEETEn] e Erac s o OSSR
‘Commande ADEME/ 9780
Deesiesr dient ADEMEPITIED
Ecthantillon P20 Ademe - Site INMNCWECE Abords B - Joirt Sur énuipemnent
Deseription TTGA Mo noine aver poLssines

F"réparat'mn Effechode de facon & Sre reprdsentathve de Mchantillon corforménment & larnibd du Ler acfobee 2019 :

= Pour wne analyse 2w Micnosoope Electronique & Transmission Analytique (META) en fonction e |2 nature de 2 prise dessl @
(A} - TrafeEment mémanique en milkey aqueans
{E] - Trakement chimigue o mdranigue 2 chlorminme

Technique Analytique

- Micrsmopie Bectmonigue 4 Transmission Anafytioue (partes pertinertes de b norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX & diffacion dectnonique
L et de Adne damlanie el garanie S @ e o sopdriaane ou dgake B 01 oo neste

Resultat =
Techrigue anahtique
Fraction Analysée Hesabat Varisd Béments anabytioues
(Methode de préparation]) -
et date Fanalys
¥ Moiszne noire aver poUsSiaes WETA, (5] be 10/032004 Ambnte nee —
STt 8 STEREIRNATE | 1 rra— Anahgte - HOC
Tl O Spais Fanshyme : 2 (i

(1) Aucune fire Samiante 'y G altecets, Phchantiion ot de Nesal peut dventusiaTrent e LNt e & Mbre Camiants infiiere & L imike de ltection,
valgt par;  Lwdovic LAMOMN Anabyste

Ln ragrmduckon da o8 cupport SsiEs riee muisrisis e o e Forre infigrake | o rappon e Sot pan e mamdul par r &
St ciarraaris particaiien ot dcbe du chant, b dcuantions sont comsrels pancet £ ol s Spports pesdent 5 s
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[puneau ]

Arteparc - B8t E - Route de b Cibe o Agur - 05 20012 -
13550 MEYRELIIL

. Aorrédiation 5* 1-LIH
Tél : (AL 12.10.730

Faoe - 442,266 58 Portée disponiie
W itga T SUT weaen DR fr
aFEL
Pacte in France

Lincrridation c COPFAT atimcts c in, compsinon d Iormisres pour i Sl asesin couvers i Paociaiation gul iont kiantSis par ks rymhole

RAPPDRT D'ESSAI N® IT322402-830 EN DATE DU 18/02/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Cit rapoort FEsal ne Conceme Gue e drantlions soumis. & Fanakse teis qulis ont E e U Isboraioise.

Client : Prelevement :
BUREAL VERITAS EXPLOITATION Commande ITGA @ ITI224-178
MR Osman ZYAR Echantillon ITEA : ITI22402-830
% THEQDORE DROUHET BAT 5 PARC 2000 R &u laboratoire be @ 09002/2024
910 LE BORT
Raf. Client 1 Le lcoraiee e s respormaise des donndes Foumms par |6 Clerl g St SiTgeament e Becis, 0 Osisoms.
Commande ADEMEPITIR0
Dersser diert ADEMESTFATIR0
Echantillon P21 Ademe - Site INNOWECH Abords Ext - Matériau isolant de type mousse BU
Deseription TTGA Mabdriau mousse mse seec pouwssines | Peintune

P‘réparation Efertude g facon & Sire représantative de Machartilion conformément & Marmité du 1er odobes 2019

- Pour wne: analyse au Miosoope: Electronique & Transmission Asalrtigee (META) & fonchion de la natune de b prise diessal @
(A} - Trafement ménique &n milley soquen
(E] - Tribement chimigee of mécanique 2w chlorminrme

Technique Analytique

- Microscope Bedronigue & Tranamission Anslytioue (partes pertinernhes de la norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX et diffraction dectronique
L et o Mores EMAAnEE el Qaraniie o i neur et Sopdviere o dgae & 0,1 % 6N mase

Résultat :
R Anslysts Techrigue anahytique iy it
(Mithade de prisiersan) d':"ﬂ Bemei e
et dabe Fanabyss m
[ T ——— HETA [E) b 19052004 Amiznte non o=
DOLEERAES + Prinhees fon TN (8 DOERSIENoNG | 1 i skt EAC
siparatie Mmitg de Seporss Sanshee : {n 2

(2] Aerune fbre Tamiante fa & Sktectie, ['bchantlion objet de Nesal peut dventusiament nelemer une tenar o More Camiane infdrieore & L Bmile de Sliwction.
(2] P bes Couees on-séparabies e dentides comme talles, la Inile de Sltection el gasentle Sur I prise diessal, L imite de Slection et garantie s Chanue cuche 3 @
Pt el conbient Bu P 2 Cues o QuBnElE SuThanis pour Bnalee.

valosé par 1 Ludowvic LAMON Anshyste

L rapesduction da o8 mapport el e musrists g aom n Formes inflgras | B rapRos e ot pan nw Mol par r &

S charrisricis particadiien af dcbe o clank, b dcantions iont commsnes et £ ol et i Spports pasdent 53 sne.
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[puneau ]

:.;::r:-aki-nnnneucm:rm-umu- e, cofroc
; ErREL Aooridiation 5® 1- L4 g
Tél 1 04.42.12.10.20
Fane : A2 266958 Fortée disponibie
wewew S fr SUT WL e T
felichs in France

L'acrriciafion cu SOFTUR stimeie ca s compsiimnos s Isboraisie pour b sl aniis carvers e Macmidiation gul ik Kantfs par e mymicla s b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-831 EN DATE DU 18/02/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIAU
it et dhssi e OdsTee G S draribiond soumis B Fanske e guiis ont did regs By isborainiee.

Client : Prelévement :
BURESL YERITAS EXPLOITATION Commande IM&A : ITI224-178
. Oenan ZIYAR Ecfantillon ITGEA @ [TIX2402-631
AY THEDDORE DROUMET BAT 5 PARC 2000 Resgu sy laboratoine be @ 03022004
97420 LE PORT
Réf. Client :  Le itormiowe st pas resporaiee des dorndes oo o | Chent 0u SO0 SITOnaTent METaRSCos 0 Jessius.
Cormmands ADEMEMTMa0
Doceidear it ADEME/T97TA0
Ectantillon P22 Ademe - Site INNCWEC Abords B - Joirt de bride sur éouipenent
Deesription ITEA Mattrian filireus beige aver poussifnes

F"néparation Effectude de fagon & Stre reprisentathve de Nachantilion corformément & Parnité du Ler octobee 2019 ¢
= Four une anaiyee au Micmempe Optique & Lumiéne Folarsde (MOLF) @ Petésement of montage acaptd sor bme de micmsrnpie

- Pour wee anakse 2w Microsoope: Electronique § Transmission Analytique (HETA] & fonction e | rature de b prise dessal @
(A} - Trafement méranique en milley aqeean
(E] - Trkement chimiguee of mésanigue 2 chlorminrme

Technique Analytique
- Micrscopie Cotique & Lumidre Polarisde (guide HSG 248 - Appendice 2] - Morphaiogie & oitbres optiques
L T e vt (Famdants oSOt olenaies i arantie 5 @ e r e Supdreure ou dgale 0,1 % o masse

- Micrscopie Bectronigue & Transmission Anaytigue (partes pertinertes de s norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX e diffacion decnonique
L exection de e damianie el Qaraniie § i e est sopdniare ou dgale A0, % o mese

Resultat =
Fraction Anakbysds Techrigue anahytique Pkt Varkbs Dt anaybioes
{ethode de préparation)) A
et dabe Fanahyss
P Matdrioy fiera: heige aves HOLP 4 META (4} e L0220 Amkante: non =
T PTIONE 8 D ERETRNONG | § dderTh Anatysie | SNT
BTN O Spports anshe ¢ 4 (13

(1) Accune fbre Tamiante v'a S Sitectis, [bchanilion obje de Nesal peut ventusiiaTent nedemier une benar o More Camiante infrieure & L imite de Slection,
valdé par:  Ludowvic LAMON Anaheste

Ln reprodsckor da s pport Smesd rist mitries 20w s nn Forre risgraks | ca mppon re 3o pan e reomoul par r 2.

L cararca partiedies et dts iy dant, b acuntiions aont comaarsds parceee Tl & mwpports pescene U ane.
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Aetepare - Bl E - Aouse de b Clbe d'mer - (5 30002 -
B Ly, Cofrae
. Aooédiation 0 1-MEG w2
Tél : 042.02.10.20 e
Fao = C4LA2 26,69 58 [T | By
wewen it AT SUT wwenL o fr '.:_‘:zf_‘.' e
ant EASALS
Pacs in Francs

LincrridEation c COFFAT abimcts cha in compsiimnos e Ilormisires pour i Sl anusin couvers par Pacridiation gul iont kiantFhis par bs ymbole b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-832 EN DATE DU 18/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIALU

C: rapoort Fessal ne conceme Gue e danlons sounmis B Fanakse teis gulis ont & e su lshorainise.

Client : Prélavement :
BUREAL VERITAS EXPLOITATION Coenmarcde ITGA : TT3224-178
MEL Orrnan ZTYAR Echantillon ITEA : ITIZ2402-602
A THEQDORE DACUHET BAT 5 PARL 2000 Fespu i laboratoie e © 090272024
97420 LE PORT
Ref. Client = Lit iatemakes: S [k e cabee g dorndes ouarees pur [ CHEL Guil SONE SETRRETl SO O OESiius
Coenmarde ADEME[7S7780
Demssber diert ALEME/ 747780
Echarillon P20 Adderme - Site INNOVECH Abords Ext - Endult mural
Description ITGA | Erguit gris hebsdroglne

F"réparation Efertude g fagon & Sre reprisentative de Machantilion conformément & larmité du ler ocobes 2019 :

- Pour wne arakgse aw Miocesoope: Electronique § Transmission Analytiqes (HETA] &m fonction de | natune de b prise diessal @
(A} - Trafemens mécanique en mille soqueEn
(E] - Trabement chimigee o mecanioue 2 chlorminrme

Technique Analytique

- Micrsmpie Bectronigue & Transmisgion Araytioue (partes pertinentes de & norme NF X 43-080) : Morphologie, EDX et diffaction dectronique
L et o Mores Ermiante el Qarmniie 5 i leneur et sopdrinre o dgae b 0,1 % e mase

Resultat :
Fraxction Anatysde Techricue anahytique B bat —
(Mithede de pregersion) d':‘:'"*'* anhytiques
et dabe Fanalyss Mdere
¥ Endult gris hétémgéne META (8) b 11002004 Amiante non -
PMTICNE OF OERETANON | 1 Ao Analyne - ERD
MOTIINE Of SEris Fanshme | 2 m

(1) Aerune fbre Tamiante fa S Sltectie, [bohanilion obje de Nesal peut dventushaTeent neremher Une bener & More CaTiane infdrieure & L it de Slection,
valcé par 1 Ludovic LAMOMN Anabyste

L ragrsdluckon da ol mapport ek e msrisis g 8o 0 Formss inflgrals | o mpRon e doit pan e Mol par r &

S ciarrasris particadiies af dcbe cu clant, b dcsaniions iont commsnsds pancess £ miol et s cpports pesdent 50 ane.
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[puneau ]

Srtepan - Bit E - Rowe de b Gt dfimer - 5 300132 - ﬂ]'ll‘lﬂ

i
:3.550 e foorédbation o 100G S
Tél 1 (A 12.10.20 =

Fand = A2 D658 Portie clspon e “:Iiﬂﬁﬂ
wearw it fr SUr wean i C ,:_':, —
At ESSALS
aFEL
P ok it Francw

Lnexriciiation cu COFFAL sttarts da 8 compiience des Isboraiorm pour e Ul SEUNE Counera P Mearadiation Ul sont kentfee par e mmbole ¢ b

RAPPORT D'ESSAI N° IT322402-833 EN DATE DU 19/02/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAL

Cit rapeort PESEl e CORCETE Ut S Arantlons Soumis. & Fanalyse e gulis ont @ regus Bu Iaborsinise.

Client = Prelévement :
BUREA VERTTAS EXPLOITATION Commande ITGA @ TTI224-178
MR Osmen ZIYAR Echantillon ITGA : IT3Z22402-833
iy THEQDORE DROUHET BAT 5 PARC 2000 Fegw &y laboratoire be @ 09002/2024
9420 LE PORT
Ref. Client : Lt Atwaoes: A (i responaaiee des denindes Rt (o |e RN gUl SONT SITRETENT METENSrA 0 0esN e
Commarnde ADEME TR0
Doessher diert ADEME IR0
Echantillon P24 Ademe - Site [NNOVECE Abords Ext - Peirture sur ouve
Desseription [TEA Matériau marmon hétérmgdne

P‘réparation Efertude de facon & Sre représantative de Pachantilion aonformément & Parribé du 1er ocobre 2019 :

= Pour e anak@se 2 Microscope: Electronique & Transmission Analytique [HETA] &0 fondion de ka matune die b prise diessal ©
(A} - Trafemens méraniques en milley aoquerns
(E] - Trbement chimigee & mesanigue: 2 chlamiorme

Technique Analytique
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P5 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint de bride sur tuyauterie
Photo n° 1 - Conclusion : Absence d’amiante

P6 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Matériau isolant de type laine minérale
Photo n° 2 - Conclusion : Absence d’amiante

P7 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Matériau isolant de type laine minérale
Photo n° 3 - Conclusion : Absence d’amiante

P8 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur orange sur équipement
Photo n° 4 -_Conclusion : Absence d’amiante

P9 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Matériau isolant de type laine minérale
Photo n° 5 -_Conclusion : Absence d’amiante

P10 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur bleu sur équipement
Photo n° 6 -_Conclusion : Absence d’amiante
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P11 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint de bride sur équipement
Photo n° 7 -_Conclusion : Présence d’amiante

P12 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur noir sur éguipement
Photo n° 8 -_Conclusion : Absence d’amiante

P13 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur orange sur équipement
Photo n°® 9 -_Conclusion : Absence d’amiante

|
P14 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur orange sur équipement
Photo n° 10 -_Conclusion : Absence d’amiante

P15 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur bleu sur éguipement
Photo n° 11 - Conclusion : Absence d’amiante

P16 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture sur garde-corps
Photo n° 12 - Conclusion : Absence d’amiante
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P17 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture de couleur beige sur équipement
Photo n°® 13 -_Conclusion : Absence d’amiante

P18 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Chape béton
Photo n° 14 - Conclusion : Absence d’amiante

P19 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint de bride sur équipement
Photo n° 15 -_Conclusion : Absence d’amiante

\

P20 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint sur équipement
Photo n° 16 -_Conclusion : Absence d’amiante

P21 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Matériau isolant de type mousse PU
Photo n° 17 -_Conclusion : Absence d’amiante

P22 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint de bride sur équipement
Photo n° 18 -_Conclusion : Absence d’amiante
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P23 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Enduit mural
Photo n° 19 - Conclusion : Absence d’amiante

P24 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Peinture sur cuve
Photo n° 20 -_Conclusion : Absence d’amiante

P25 : Site INNOVEOX / Abords extérieur
Joint de bride sur cuve
Photo n° 21 - Conclusion : Absence d’amiante
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