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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant 
réalisation de travaux dans un immeuble bâti    

 

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, 
R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 

mars 2019. 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du 

rapport de repérage.  Norme NF X 46-020 d’août 2017 
 

 

Numéro de rapport 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  

Version 01 

Propriétaire HOPITAL LOUIS MOURIER  

Donneur d’ordre APHP NORD  

Adresse de l’immeuble 
Bâtiment CLR - Centre les Renouillers 178 rue des Renouillers  
92700 COLOMBES  

Bâtiment ou installation Bâtiment   

Date de la commande 21/10/2024  

Date de début d’exécution du repérage 05/11/2024  

Date d’émission du rapport de repérage 20/11/2024  

Référence du programme de travaux défini 
par le donneur d’ordre 

/  

 

Signataire du rapport 
Signature et visa : Opérateur de repérage : 

 

CHAN Jacobi   
COVEANEX - Groupe SODIATEC  
Le 20/11/2024  

 

 

   
 
    

 
 

Conclusions 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante  
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Commentaire sur la mission 

 
Les vérifications ont été réalisées dans les volumes encore en exploitation.  
Nos sondages destructifs ponctuels – pour prélèvements ou validation de zones homogènes à risque - ont été menés 
dans des conditions limitées pour ne pas occasionner des désordres ou contraintes pour les exploitants. 

 
Il pourra être opportun de compléter la mission par un complément de visite lorsque les bâtiments seront vides 
d’occupant, de mobiliers et les réseaux mis en décharge (électricité…etc). 
 
L'ensemble des volumes du périmètre d'étude a été vu; les locaux listés dans le tableau 3.1 représentent les volumes 
témoins dans lesquels les sondages destructifs ponctuels et prélèvements ont été réalisés. 
 
Avis réservé sur les équipements SSI visuellement repérés (clapets coupe feu).  

 
 
 

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante repérés 
 

 

Etage Localisation Elément Matériaux ou produits 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Référence 

(ZPSO) 

RDC 
Circulation 
190_183 

Gaine horizontale 
Mastic 

Résultat d’analyse 
(P006) 

/ 

Plancher haut 
Enduit lissé ciment 

Résultat d’analyse 
(P039) 

/ 

RDC Circulation157_167 
Gaine horizontale 

Mastic 
Résultat d’analyse 

(P007) 
/ 
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Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante  

 

E
ta

g
e
 

L
o

c
a
l 

Z
o

n
e
 

Elément Matériau / Produit 

RDC 
Ménage 
186_198 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Ecailles - Peinture 

RDC 
Circulation 
190_183 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de calfeutrement 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment 

03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Bande calicot 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Enduit de jointoiement  - Plâtre - ciment 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Bande calicot 

RDC 
Chambre180_

192 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment 

03 - Parois verticales intérieures Mur porteur Enduit - Peinture 

04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture 

RDC 
Sanitaires 
184_192 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes 

04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Joint de plinthes 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Plâtre 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Ecailles - Peinture 

RDC 
Ménage 
188_183 

05 - Planchers et planchers techniques sol Joint de carrelage 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Joint de plinthes 

05 - Planchers et planchers techniques sol Colle de carrelage 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de faïence 

03 - Parois verticales intérieures 
Cloisons - Pieds 

de cloisons 
Joint PVC noire 

RDC Linge 190_177 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes 

RDC 
Détente 
181_179 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de faïence 

03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Enduit - Peinture 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino gris - Colle brune 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune 

03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Bande calicot 

04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture 

03 - Parois verticales intérieures Mur porteur Enduit - Peinture 

RDC 
Déchets 
178_174 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes 

RDC 
Circulation 
180_170 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de calfeutrement 

RDC 
Réserve 
173_170 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes 

RDC 
Circulation157

_167 

06 - Conduits et accessoires intérieurs Gaine horizontale Adhésif- colle jaune 

03 - Parois verticales intérieures Cloisons Placoplâtre 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino crème - colle brune 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - colle brune 
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Elément Matériau / Produit 

RDC 
Vestiaire 
191_196 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune 

RDC 
Vestiaire 
193_193 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune 

RDC 
Chambre 
153_162 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino brun - Colle brune 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune 

RDC 
Chambre 
153_180 

05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino brun - Colle brune 

RDC LT 193_187 
06 - Conduits et accessoires intérieurs Circuits chauffage Calorifuge + enveloppe 

06 - Conduits et accessoires intérieurs Circuits chauffage Calorifuge + enveloppe 

RDC LT 184_191 

08 - Équipements divers et accessoires 
Equipements-

conduits 
Mousse grise - Toile filamentée  

08 - Équipements divers et accessoires 
Raccords 
Tuyauterie 

Joint d'étanchéité - Filasse-pâte à joint 

 
 
 

Réserves 

Aucune 
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1 Description de la mission 
 

1.1 Objet de la mission : 

Le repérage de l’amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à 
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou 

indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. 

Références de l’ordre de mission : 4511153965  

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire de l’immeuble : HOPITAL LOUIS MOURIER  

Demeurant : 178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES  

Représenté par : Monsieur LE FALHER Bernard  

Commanditaire du repérage : APHP NORD  

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur CHAN Jacobi  

Nom et adresse de l’entreprise : 
COVEANEX - Groupe SODIATEC  
28 Avenue des Pépinières  
94260 FRESNES  

N° de Siret : 81437986300032  

RCP-compagnie-n° de police : AXA FRANCE YARD -10583931804  

Laboratoire d’analyse :  
Raison sociale : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est  
Adresse : 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1  
Numéro de l’accréditation COFRAC : 1-1751  

1.3 Identification complète du bâtiment concerné : 

Dénomination : Bâtiment CLR - Centre les Renouillers  

Adresse complète : 178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES  

Référence Cadastrale : BX - 0251  

1.4 Identification du bien concerné : 

Date du PC ou date de construction : Permis de Construire :   < 1er juillet 1997 Construction :   vers 1988 

Type et Fonction principale du bien : Bâtiment CLR  Tertiaire  

   

 

2 Programme de Travaux 
 

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 

Intitulé  

Nous n’avons pas été destinataire ni d’un CCTP, ni d’un programme de travaux détaillé 
Sols, murs, plafonds, menuiseries int., réseaux.  
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3 Cadre de la mission de repérage 
  

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) : 

Parties d’immeuble concernées  
 
 

 

Parties d’immeuble visitées  (volumes témoins) Etage Travaux 

Ménage 186_198 RDC Concernée 

Circulation 190_183 RDC Concernée 

Chambre180_192 RDC Concernée 

Sanitaires 184_192 RDC Concernée 

Ménage 188_183 RDC Concernée 

LT 191_179 RDC Concernée 

PL 190_181 RDC Concernée 

Linge 190_177 RDC Concernée 

Détente 181_179 RDC Concernée 

Déchets 178_174 RDC Concernée 

Circulation 180_170 RDC Concernée 

Réserve 173_170 RDC Concernée 

Salle activitées 166_170 RDC Concernée 

Circulation157_167 RDC Concernée 

PL 152_172 RDC Concernée 

LT 156_174 RDC Concernée 

Office alim 184_166 RDC Concernée 

Salle repas 173_162 RDC Concernée 

Salle repas 178_164 RDC Concernée 

Vestiaire 191_196 RDC Concernée 

Vestiaire 193_193 RDC Concernée 

Chambre 153_162 RDC Concernée 

Chambre 153_180 RDC Concernée 

LT 193_187 RDC Concernée 

LT 184_191 RDC Concernée 
 

 

Programme de repérage 

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 16 
juillet 2019 : 
 

Ouvrages ou composants de la 
construction 

Parties d’ouvrages ou de composants à 
inspecter ou à sonder 

Matériau ou 
Produit 

Commentaire 

3 - Parois verticales intérieures  

Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés 

M  

Enduits de ragréage, débullage, lissage M  

Poteaux Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés M  

Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, 
débullage, lissage) 

M  

Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, 
matériaux sandwich…), coffrages perdus 

P  

Cloisons sèches (assemblées, 
préfabriquées) 

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, 
préfabriquées ou non 

P  
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Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés 

M  

Plots de colle fixant les cloisons au mur M  

Bandes calicot M  

enduits de jointoiement des plaques de plâtre M  

Revêtements de murs, poteaux, 
cloisons, gaines, coffres 

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, 
primaire d'accrochage 

M  

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …) M  
 

4 - Plafonds et faux plafonds  

Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés 

M  

Bandes calicot M  

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…) M  

Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou 
talochés) 

M  

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…) M  

Faux plafonds Panneaux et plaques P  
 

 

5 - Planchers et planchers techniques  

Revêtements de sols Dalles de sol P  

Colles non bitumineuses M  

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 
d'accrochage 

M  
 

 

6 - Conduits et accessoires intérieurs  

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, 
fumée, échappement, autres fluides) 

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour 
brides 

M  

Rubans adhésifs P  

Mastics M  
 

 

 

 

3.2 Rapports précédemment réalisés 
 

Néant 
 

4 Conditions de réalisation du repérage 
 

4.1  Dates et nature des visites sur site  
 

 

Date Objet 

05/11/2024 Visites des locaux. 
 

4.2  
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux 
prescriptions de la norme NF X 46-020 

 

 

4.3  Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies 

Néant 
 

 

5 Résultats du repérage 
 

5.1 Résultats de l’analyse documentaire : 

 

Titre 

Programme de travaux 
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5.2 Liste des matériaux et produits repérés 

 

Local/partie 
d’immeuble 

Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de 
conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation 
de la 

quantité 

Ménage 
186_198 

RDC 
03 - Parois verticales 

intérieures 
Cloisons Ecailles - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P037) 

Non  

Circulation 
190_183 

RDC 

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons 
Colle de 

calfeutrement 
Résultat d’analyse 

(P001) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol Chape ciment 
Résultat d’analyse 

(P009) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Doublage 
ITI 

Bande calicot 
Résultat d’analyse 

(P016) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Ragréage - Colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P031) 
Non  

06 - Conduits et 
accessoires intérieurs 

Gaine 
horizontale 

Mastic 
Résultat d’analyse 

(P006) 
Oui  

04 - Plafonds et faux 
plafonds 

Plancher 
haut 

Enduit lissé ciment 
Résultat d’analyse 

(P039) 
Oui  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons 
Enduit de 

jointoiement  - Plâtre 
- ciment 

Résultat d’analyse 
(P040) 

Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Bande calicot 
Résultat d’analyse 

(P041) 
Non  

Chambre180_
192 

RDC 

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol Chape ciment 
Résultat d’analyse 

(P029) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Mur porteur Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P030) 
Non  

04 - Plafonds et faux 
plafonds 

Plafond Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P034) 
Non  

Sanitaires 
184_192 

RDC 

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Colle de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P022) 
Non  

04 - Plafonds et faux 
plafonds 

Plafond Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P033) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Joint de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P024) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Plâtre 
Résultat d’analyse 

(P035) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Ecailles - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P036) 
Non  

Ménage 
188_183 

RDC 

05 - Planchers et 
planchers techniques 

sol Joint de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P003) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Joint de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P025) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

sol Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P004) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P005) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons - 
Pieds de 
cloisons 

Joint PVC noire 
Résultat d’analyse 

(P020) 
Non  

Linge 190_177 RDC 
03 - Parois verticales 

intérieures 
Cloisons Colle de plinthes 

Résultat d’analyse 
(P026) 

Non  

Détente 
181_179 

RDC 

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol Chape ciment 
Résultat d’analyse 

(P008) 
Non  

03 - Parois verticales Cloisons Colle de faïence Résultat d’analyse Non  
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Local/partie 
d’immeuble 

Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de 
conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation 
de la 

quantité 

intérieures (P011) 

03 - Parois verticales 
intérieures 

Doublage 
ITI 

Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P010) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Lino gris - Colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P012) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Ragréage - Colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P013) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Doublage 
ITI 

Bande calicot 
Résultat d’analyse 

(P015) 
Non  

04 - Plafonds et faux 
plafonds 

Plafond Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P018) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Mur porteur Enduit - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P019) 
Non  

Déchets 
178_174 

RDC 
03 - Parois verticales 

intérieures 
Cloisons Colle de plinthes 

Résultat d’analyse 
(P021) 

Non  

Circulation 
180_170 

RDC 
03 - Parois verticales 

intérieures 
Cloisons 

Colle de 
calfeutrement 

Résultat d’analyse 
(P002) 

Non  

Réserve 
173_170 

RDC 
03 - Parois verticales 

intérieures 
Cloisons Colle de plinthes 

Résultat d’analyse 
(P023) 

Non  

Circulation157
_167 

RDC 

06 - Conduits et 
accessoires intérieurs 

Gaine 
horizontale 

Mastic 
Résultat d’analyse 

(P007) 
Oui  

06 - Conduits et 
accessoires intérieurs 

Gaine 
horizontale 

Adhésif- colle jaune 
Résultat d’analyse 

(P046) 
Non  

03 - Parois verticales 
intérieures 

Cloisons Placoplâtre 
Résultat d’analyse 

(P038) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Lino crème - colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P047) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Ragréage - colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P048) 
Non  

Vestiaire 
191_196 

RDC 
05 - Planchers et 

planchers techniques 
Sol 

Ragréage - Colle 
brune 

Résultat d’analyse 
(P014) 

Non  

Vestiaire 
193_193 

RDC 
05 - Planchers et 

planchers techniques 
Sol 

Ragréage - Colle 
brune 

Résultat d’analyse 
(P017) 

Non  

Chambre 
153_162 

RDC 

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Lino brun - Colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P027) 
Non  

05 - Planchers et 
planchers techniques 

Sol 
Ragréage - Colle 

brune 
Résultat d’analyse 

(P032) 
Non  

Chambre 
153_180 

RDC 
05 - Planchers et 

planchers techniques 
Sol 

Lino brun - Colle 
brune 

Résultat d’analyse 
(P028) 

Non  

LT 193_187 RDC 

06 - Conduits et 
accessoires intérieurs 

Circuits 
chauffage 

Calorifuge + 
enveloppe 

Résultat d’analyse 
(P042) 

Non  

06 - Conduits et 
accessoires intérieurs 

Circuits 
chauffage 

Calorifuge + 
enveloppe 

Résultat d’analyse 
(P043) 

Non  

LT 184_191 RDC 

08 - Équipements 
divers et accessoires 

Equipemen
ts-conduits 

Mousse grise - Toile 
filamentée  

Résultat d’analyse 
(P044) 

Non  

08 - Équipements 
divers et accessoires 

Raccords 
Tuyauterie 

Joint d'étanchéité - 
Filasse-pâte à joint 

Résultat d’analyse 
(P045) 

Non  

 
 

5.3 Commentaire sur la mission 

Les vérifications ont été réalisées dans les volumes encore en exploitation.  
Nos sondages destructifs ponctuels – pour prélèvements ou validation de zones homogènes à risque - ont été menés dans des 
conditions limitées pour ne pas occasionner des désordres ou contraintes pour les exploitant. 
Il pourra être opportun de compléter la mission par un complément de visite lorsque les bâtiments seront vides d’occupant, de 
mobiliers et les réseaux mis en décharge (électricité…etc). 
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L'ensemble des volumes du périmètre d'étude a été vu; les locaux listés dans le tableau représentent les volumes témoins dans 
lesquels les sondages destructifs ponctells et prélèvements ont été réalisé. 
 
Avis réservé sur les équipements SSI visuellement repérés (clapets coupe feu) 
  
 
 

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage 
 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met 
à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l’article R. 1334-29-4 I du code de la santé 
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition 
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé 
publique. 
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un 
immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I 
de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du 
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon 
les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son 
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche 
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux 
dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, 
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 
4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation 
  

PRELEVEMENT : P001  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de calfeutrement 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de calfeutrement  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau 
(pulvérulent) (noir) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P002  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 180_170 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de calfeutrement 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de calfeutrement  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau 
(pulvérulent) (noir) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P003  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 188_183 

sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint de carrelage  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur 
de type ciment-colle (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P004  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 188_183 

sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau dur de 
type ciment-colle (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P005  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 188_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; 
matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 

type ciment-colle (blanc) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 
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PRELEVEMENT : P006  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires 
intérieurs 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Mastic 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple de type mastic (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P007  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation157_167 

Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires 
intérieurs 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Mastic 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple (gris) ; matériau de type aluminium 
(gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P008  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Chape ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE AR-24-LE- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non 
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Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

131205-01 détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P009  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Chape ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P010  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 
matériau semi-dur (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P011  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
(blanc) ; matériau semi-dur (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P012  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino gris - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Lino gris / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) 
(gris) ; matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P013  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type 
plaque (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; 

matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en 
traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P014  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Vestiaire 191_196 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type 
plaque (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; 

matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en 
traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P015  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Bande calicot  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; 
matériau semi-dur de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P016  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Bande calicot  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; 
matériau semi-dur de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P017  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Vestiaire 193_193 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P018  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 
matériau semi-dur (gris) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P019  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Détente 181_179 

Mur porteur - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 
matériau semi-dur (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P020  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 188_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint PVC noire 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

Commentaires 

Pieds de cloisons BA13 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint PVC noire  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau souple (noir) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P021  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Déchets 178_174 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  20/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau 
semi-dur (marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P022  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Sanitaires 184_192 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type ciment-colle (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P023  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Réserve 173_170 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type ciment-colle (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P024  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Sanitaires 184_192 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint de plinthes  0 cm 
 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  21/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P025  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 188_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P026  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Linge 190_177 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau 
dur (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P027  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre 153_162 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino brun - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Lino brun / Colle brune  0 cm 
 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  22/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) 
(beige) ; matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P028  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre 153_180 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino brun - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Lino brun / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) 
(beige) ; matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P029  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre180_192 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Chape ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P030  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre180_192 

Mur porteur - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  23/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 
matériau semi-dur (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P031  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type 
plaque (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; 

matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P032  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre 153_162 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / Colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type 
plaque (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; 

matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en 
traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

 

 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  24/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

PRELEVEMENT : P033  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Sanitaires 184_192 

Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P034  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Chambre180_192 

Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P035  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Sanitaires 184_192 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 
semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  25/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

PRELEVEMENT : P036  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Sanitaires 184_192 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ecailles - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ecailles / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau semi-dur (gris) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P037  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Ménage 186_198 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ecailles - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ecailles / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P038  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation157_167 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Placoplâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Placoplâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  26/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton 
(marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P039  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Plancher haut - 04 - Plafonds et faux plafonds 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit lissé ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

Commentaires 

Badigeons - bandes 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (fibreux) (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P040  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit de jointoiement  - Plâtre - ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

Commentaires 

Raccords BA13- Plafond béton 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit de jointoiement  / Plâtre - ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur 
(granulaire) (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  27/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

PRELEVEMENT : P041  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation 190_183 

Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Bande calicot  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-
dur de type enduit (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P042  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - LT 193_187 

Circuits chauffage - 06 - Conduits et accessoires 
intérieurs 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Calorifuge + enveloppe 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

Commentaires 

Circuit retour 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Calorifuge + enveloppe  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau 

fibreux de type isolant (jaune) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  28/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

PRELEVEMENT : P043  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - LT 193_187 

Circuits chauffage - 06 - Conduits et accessoires 
intérieurs 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Calorifuge + enveloppe 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

Commentaires 

Circuit aller 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Calorifuge + enveloppe  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau 

fibreux de type isolant (jaune) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P044  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - LT 184_191 

Equipements-conduits - 08 - Équipements divers et 
accessoires 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Mousse grise - Toile filamentée  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mousse grise / Toile filamentée   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; 
matériau de type mousse (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

PRELEVEMENT : P045  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - LT 184_191 

Raccords Tuyauterie - 08 - Équipements divers et 
accessoires 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint d'étanchéité - Filasse-pâte à joint 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'étanchéité / Filasse-pâte à joint  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau souple (fibreux) (vert) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P046  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation157_167 

Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires 
intérieurs 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Adhésif- colle jaune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Adhésif- colle jaune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type 
colle (fibreux) (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P047  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation157_167 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino crème - colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Lino crème / colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

131205-01 (gris) détectées 

001-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur 
(gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P048  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

HOPITAL LOUIS MOURIER 
2024-12170-HOPITAL LOUIS 

MOURIER 

RDC - Circulation157_167 

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - colle brune 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ragréage / colle brune  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-LE-
131205-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 

ANNEXE : Plans et/ou Croquis 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe 

 
Planche de repérage des matériaux 
et produits contenant de l'amiante  

 

 

Client : HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° planche : 1/3 Version : 0 

Type : Cartographie des prélèvements 

Date : 20/11/2024 

Intervenant : CHAN Jacobi 

Origine du plan : Fond de plan fournis par donneur d'ordre 

Titre : Croquis N°1 - AM / SDG 

Adresse : 

Bâtiment CLR - Centre les Renouillers 
178 rue des Renouillers 
92700 COLOMBES 

Bât.- Niv. - Lot : 008 BAT 
008 - 
CLR  

RDC  

Commentaire :  

 

Légende : 
 

 
 
(Non visité = hors périmètre travaux) 

 

Plan de masse : 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe 

 
Planche de repérage des matériaux 
et produits contenant de l'amiante  

  

Client : HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° planche : 2/3 Version : 0 

Type : Cartographie des prélèvements 

Date : 20/11/2024 

Intervenant : CHAN Jacobi 

Origine du plan : Fond de plan fournis par donneur d'ordre 

Titre : Croquis N°2 - AM /MPCA 

Adresse : 

Bâtiment CLR - Centre les Renouillers 
178 rue des Renouillers 
92700 COLOMBES 

Bât.- Niv. - Lot : 008 BAT 
008 - 
CLR  

RDC  

Commentaire :  

 

Légende : 
 

 
 
MPCA = Matériaux ou Produits Contenant de 
l’Amiante. 

 

 

Plan de masse : 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe 

 
Planche de repérage des matériaux 
et produits contenant de l'amiante  

 

 

Client : HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER 

N° planche : 3/3 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 20/11/2024 

Intervenant : CHAN Jacobi 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 

Titre : 
Croquis N°4 - RDC aile - périmètre de 
travaux transmis par le donneur d'ordre 

Adresse : 

Bâtiment CLR - Centre les Renouillers 
178 rue des Renouillers 
92700 COLOMBES 

Bât.- Niv. - Lot : 008 RDC  

Commentaire :  

 

Légende : 
 

Le rectangle bleu matérialise le périmètre à diagnostiquer  
(plan transmis par le donneur d’ordre) 

 

Plan de masse : 
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

ANNEXE : Procès-verbaux d’analyse 
 

PV_00720241101438119 

 



 

 
 

 
 

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A  36/60 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00024 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
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ANNEXE : Autres documents 
 

Document :  Délimitation du périmètre de tavaux - plan transmis par le donneur d'ordre 

 

Commentaire :   
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SODIATEC Agence Région IDF 
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Document :  MPCA - mastic d'étanchéité sur raccords, liaisons, emboîtements des gaines galva. 

 

Lexique :  MPCA = Matériaux ou Produits Contenant de l’Amiante 
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Document :  
MPCA enduit lissé en sous face de plancher haut, vu dans le plénum du couloir (bande 
grise) 

 

Lexique :  MPCA = Matériaux ou Produits Contenant de l’Amiante 
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Document :  
MPCA enduit lissé en sous face de plancher haut, vu dans le plénum du couloir (bande 
grise 

 

Lexique :  MPCA = Matériaux ou Produits Contenant de l’Amiante 
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ANNEXE : Certificat de compétence 
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ANNEXE : Attestation d’assurance 
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