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Propriétaire | CPAM DE MAINE ET LOIRE
Donneur d’'ordre | CTI BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Adresse de 'immeuble | 1 rue Bouché-Thomas - - 49000 ANGERS
Béatiment ou installation | Bureaux
Date de la commande | 24/04/2024
La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage | 25/04/2024
Date d’émission du rapport de repérage | 13/05/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur | Travaux de réaménagement des bureaux.

d’ordre
Signataire du rapport
Signature et Visa Opérateur de repérage :

ELISAT

MAHOT Aurélien
ELIBAT
Le 13/05/2024

\J
Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de
['amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de ’amiante repérés

Néant

Commentaires : Néant

Investigations approfondies complémentaires et moyens a mettre en ceuvre

Néant
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1 Description de la mission

i Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de 'ordre de mission : 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24

Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble : CPAM DE MAINE ET LOIRE

Demeurant : 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX 9
Représenté par : Monsieur MERCIER Guillaume
Commanditaire du repérage : CTl BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur MAHOT Aurélien

Nom et adresse de I'entreprise : ELIBAT 32 boulevard Ayrault 49100 ANGERS
N° de Siret : 52167106500022
RCP-compagnie-n° de police : ALLIANZ IARD - 43370182

Identification compléte de 'immeuble concerné :

Dénomination : 1 rue Bouché-Thomas 49000 ANGERS

Adresse compléte : 1 rue Bouché-Thomas 49000 ANGERS

Référence Cadastrale :

Identification du Batiment concerné :

Date du PC ou date de construction : | Permis de Construire : Non communiquée | Construction : Non communiquée

Fonction principale du batiment : Bureaux

Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le batiment
concerné :

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Intitulé

Travaux de réaménagement des bureaux.

Commentaires : Néant
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3 Cadre de la mission de repérage

Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :
Parties d’immeuble concernées / Locaux a investiguer
Parties d’immeuble concernées
ou Etage N° du local
Locaux a investiguer
Bureau 126 (ce) ler 1
Bureau 126 B (ce) ler 2
Bureau 127 B ler 3
Bureau 101 ler 4
Bureau 102 ler 5
Bureau 103 ler 6
Bureau 104 ler 7
Bureau 121 ler 8
Bureau 124 B ler 9
Bureau 125 ler 10
Bureau 125 B ler 11
Bureau 124 ler 12
Couloir central ler 13
Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 16
juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalis

4 | Conditions de réalisatio

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date Objet

25/04/2024 Travaux de réaménagement des bureaux.

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

4.2 prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies
Néant
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WS | iste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, I'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages
suivantes :

Z001 : Plancher PVC + colle + ragréage (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié iEferEnsE ol

prélevement

Bureau 126 (ce) Plancher PVC + colle + ragréage P001-ZPSO

Bureau 126 B (ce) Plancher PVC + colle + ragréage PO01

Z002 : Plafond Faux-Plafonds (continue : NON)

référence du
préléevement

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié

Bureau 126 (ce) Plafond Faux-Plafonds P002-ZPSO

Bureau 126 B (ce) Plafond Faux-Plafonds P002

Z003 : Cloison Platre + bande calicot (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié i
prélevement

Bureau 126 (ce) Cloison Platre + bande calicot P003

Bureau 126 B (ce) Cloison Platre + bande calicot P003-ZPSO

Z004 : Jonction plafond / cloison Bande calicot (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié o
prélevement

Bureau 126 (ce) Jonction plafond / cloison Bande calicot P004

Bureau 126 B (ce) Jonction plafond / cloison Bande calicot P004-ZPSO

Z005 : Poteaux / refend Platre (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié IEfErEnEE ol

prélévement

Bureau 126 (ce) Poteaux / refend Platre PO05
Bureau 126 B (ce) Poteaux / refend Platre P005-ZPSO
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Z006 : Cloison Platre + bande calicot (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié e
prélevement

Bureau 101 Cloison Platre + bande calicot P009-ZPSO
Bureau 102 Cloison Platre + bande calicot P009
Bureau 103 Cloison Platre + bande calicot P009-ZPSO

Z007 : Plancher PVC + colle + ragréage (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié pr)
prélévement

Bureau 102 Plancher PVC + colle + ragréage P008

Z008 : Plafond Faux-Plafonds (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifie prélévement

Bureau 101 Plafond Faux-Plafonds P010-ZPSO
Bureau 102 Plafond Faux-Plafonds P0O10
Bureau 103 Plafond Faux-Plafonds P010-ZPSO

Z009 : Plancher partie basse Pvc + colle + ragréage (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié prr)
prélévement

Bureau 104 Plancher partie basse Pvc + colle + ragréage PO13

Z010 : Plancher PVC + colle + ragréage (continue : NON)

référence du
prélevement

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié

Bureau 124 Plancher PVC + colle + ragréage P020

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 6/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Amiante


mailto:elibat49@elibat.pro

/A\ ELISAT

Diagnostics-Contrdles-Mesures

Membre du réseau [SPzd / i
=

Z011 : Cloison Platre + bande calicot (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié e
prélevement

Bureau 125 Cloison Platre + bande calicot P021-ZPSO

Bureau 124 Cloison Platre + bande calicot P021

Z012 : Plafond Faux-Plafonds (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifie prélévement

Bureau 125 Plafond Faux-Plafonds P022-ZPSO

Bureau 124 Plafond Faux-Plafonds P022

| Z013 : (continue : NON)

référence du

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifie prélévement

Bureau 125 Plancher PVC + colle + ragréage P023-ZPSO

Bureau 125 B Plancher PVC + colle + ragréage P023

| Z014 : (continue : NON)

référence du
prélevement

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié

Bureau 125 Poteaux / refend Platre P024-ZPSO

Bureau 125 B Poteaux / refend Platre P024

5 Reésultats du repérage

51 Résultats de I’Analyse Documentaire :

Titre

Programme de travaux
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WA | iste des matériaux et produits repérés

Matériau / Cifns(e) ey | Frsenee Estimation de la
Local Etage| Zone Elément Produit permis de d'amiante uantité
conclure (oui/non) q
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (P001-ZPSO) Non
Résultat d’analyse
Plafond Plafond Faux-Plafonds (P002-ZPSO) Non
Bureau 126 (ce) 1ler Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (PO03)
Plafond Jonctlon. plafond / Bande calicot Résultat d’analyse Non
cloison (P004)
Toutes A Résultat d’analyse
70nes Poteaux / refend Platre (PO0S) Non
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (POO1) Non
Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P0O03-ZPSO0)
Jonction plafond / . Résultat d’analyse
Bureau 126 B (ce) ler Plafond cloison Bande calicot (P004-ZPSO) Non
Toutes A Résultat d’analyse
70nes Poteaux / refend Platre (P005-ZPSO) Non
Résultat d’analyse
Plafond Plafond Faux-Plafonds (P002) Non
Sol Plancher PVvC +'coIIe + Résultat d’analyse Non
ragréage (P0O25)
Bureau 127 B 1er Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P026)
Résultat d’analyse
Plafond Plafond Faux-Plafonds (PO27) Non
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (POOG) Non
Toutes Menuiserie Mastic Résultat d’analyse Non
zones intérieure (PO0O7)
Bureau 101 ler
Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P009-ZPSO)
Toutes Résultat d’analyse
zones Plafond Faux-Plafonds (P010-ZPSO) Non
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (PO08) Non
Bureau 102 1er Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P009)
Toutes Plafond Faux-Plafonds Résultat d'analyse Non
zones (PO10)
Toutes . Platre + bande Résultat d’analyse
zones Cloison calicot (P009-ZPSO0) Non
Toutes Résultat d’analyse
Bureau 103 ler zones Plafond Faux-Plafonds (P010-ZPSO) Non
Sol Plancher PVvC +'coIIe + Résultat d’analyse Non
ragréage (P0O11)
Plancher partie Pvc + colle + Résultat d’analyse
Sol . Non
Bureau 104 1ler haute ragréage (PO12)
Sol Plancher partie Pvc + colle + Résultat d’analyse Non
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Matériau / CHICIES) el | PIEsEmEe Estimation de la
Local Etage| Zone Elément Produit permis de d'amiante uantité
conclure (oui/non) q
basse ragréage (PO13)
Toutes Poteaux / refend Platre Résultat d'analyse Non
zones (P014)
Bureau 121 ler Sol Plancher pvC +,co|Ie * Résultat d'analyse Non
ragréage (PO15)
PVC gris clair + Résultat d’analyse
Sol Plancher colle + ragréage (PO16) Non
PVC foncé + colle Résultat d’analyse
Sol Plancher + ragréage (PO17) Non
Bureau 124 B ler ;
Toutes Jonct,|on _plaques . Résultat d’analyse
métallique / Mastic Non
zones . (P018)
meuble bois.
Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P019)
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (P023-ZPS0O) Non
Toutes A Résultat d’analyse
zones Poteaux / refend Platre (P024-ZPSO) Non
Bureau 125 ler
Résultat d’analyse
Plafond Plafond Faux-Plafonds (P022-ZPSO) Non
Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P021-ZPSO)
Sol Plancher PVC +'coIIe + Résultat d’analyse Non
ragréage (P023)
Bureau 125 B ler
Toutes A Résultat d’analyse
zones Poteaux / refend Platre (P024) Non
PVC + colle + Résultat d’analyse
Sol Plancher ragréage (P020) Non
Bureau 124 1ler Toutes Cloison Platre + bande Résultat d’analyse Non
zones calicot (P021)
Résultat d’analyse
Plafond Plafond Faux-Plafonds (P022) Non

IS Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a
disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la
santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de l'inspection du travail mentionnés a larticle L. 8211-1 du code du
travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de
l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 126 B (ce)
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25 04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P002

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 126 B (ce)

25.04.24 Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Faux-Plafonds

Résultat amiante

absence d’amiante
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 126 (ce)

25.04.24 Cloison - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre + bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : PO

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 126 (ce)

25.04.24 Jonction plafond / cloison - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
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Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
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PRELEVEMENT : P005

Membre du réseau [SPzd / im

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 126 (ce)

25.04.24 Poteaux / refend - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : POO

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 101
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 12/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
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=

PRELEVEMENT : P0O07

Emplacement

-
Nom du client Numéro de dossier Localisation
CPAM DE MAINE ET LOIRE 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE _ _1(_9r - I?ureau 101
25.04.24 Menuiserie intérieure - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Mastic

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : POO

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante
absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 13/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siége - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 0228087020 - E-mail : diag44@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P009

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Cloison - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre + bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO

Emplacement

e

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plafond - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Faux-Plafonds

Résultat amiante
absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 14/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siége - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
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PRELEVEMENT : PO11
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 103

25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : PO

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 104

25.04.24 Plancher partie haute - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Pvc + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 15/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siége - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
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PRELEVEMENT : P013

Membre du réseau [SPzd / im

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 104

25.04.24 Plancher partie basse - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Pvc + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : PO

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 104

25.04.24 Poteaux / refend - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre

Résultat amiante

absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro

Siége - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN

Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : PO15

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 121
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 124 B
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC gris clair + colle + ragréage

Résultat amiante
absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 17/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 0228087020 - E-mail : diag44@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : PO17
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 124 B

25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC foncé + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : PO

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 124 B

Jonction plaques métallique / meuble bois. - Toutes

25.04.24
zones
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Mastic

Résultat amiante

absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro

Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P019

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
CPAM DE MAINE ET LOIRE 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 1§r - Bureau 124 B
25.04.24 Cloison - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre + bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 124
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante
absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 19/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE .1er - Bureau 124
25.04.24 Cloison - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre + bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P022

Emplacement

(N

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 124
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Faux-Plafonds

Résultat amiante
absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 20/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 0228087020 - E-mail : diag44@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P023

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 125 B
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P024

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 125 B

Amiante

25.04.24 Poteaux / refend - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre
Résultat amiante
absence d’amiante
48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 21/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P025

Membre du réseau [SPzd ) im

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 127 B

25.04.24 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 PVC + colle + ragréage

Résultat amiante

absence d’amiante

Emplacement

ELEVEMENT : P026

.

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

CPAM DE MAINE ET LOIRE

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE

ler - Bureau 127 B

25.04.24 Cloison - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Platre + bande calicot

Résultat amiante

absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro

Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN

Tél: 02280870 20 - E-mail : diagd4@elibat.pro

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P027

Emplacement

—1

Nom du client Numéro de dossier Localisation

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE ler - Bureau 127 B
CPAM DE MAINE ET LOIRE 25 04.24 Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
MAHOT Aurélien 25/04/2024 Faux-Plafonds

Résultat amiante

absence d’amiante

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 23/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A 24/56

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
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Planche de repérage

Client : CPAM DE MAINE ET LOIRE Titre : Croquis N°1

N° dossier : 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE i

N° planche : 11 Version : 0 Adresse : igggolel\jchhggshomas
Type : Croquis

Date : 13/05/2024 Localisation :

Interveant : MAHOT Aurélien Lieu / Zone :

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Légende
3 P, premement nagant

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A

ELIBAT — Etablissement secondaire - 32 Boulevard Ayrault — 49100 ANGERS — Tél : 02.41.43.45.20 — Mail : elibat49@elibat.pro
Siege - ELIBAT - Le Grand Large - 5 rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN
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Membre du réseau [SPzd / im

ANNEXE : Proceés verbaux d’analyse

E.23500232.0.PDF

7 Rue Charles Jourde

29200 BREST

Tél : 0230821209

Fax : Portée disponible
vww.itga.fr sur www.cofrac.fr

Accréditation n® 1-6090

Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-595 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Prélevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-595

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

& i . Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
. Client ©

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P001 - PVC + colle + ragréage - 1er - Bureau 126 B (ce) - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) b iytiq
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 [¢)) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous 5a forme intégrale | ce rapport e doit pas @re reprodut 50 [ duk
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pencant 10 ans.

OTA 164 rev 25 Page1/1

48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A
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7 Rue Charles Jourde ‘ofru.
29200 BREST Accréditation n° 1-6000
Tél : 0230821209
Fax : Portée disponible
R sur www.cofrac.fr
ESSAIS
QFEL,

Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identifids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-596 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-596

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P002 - Faux-Plafonds - 1er - Bureau 126 B (ce) - Plafond - Plafond

Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chioroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie s la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur et supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) %
: d'amiante
et date d'analyse
»Enduit blanc META (A) le 0/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
Nombre de supports danalyse : 2 2)
»Matériau fibreux beige MOLP le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : THV
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure 3 la
limite de détection. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (um).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la limite de dé&ection.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identifids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-597 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-597

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P003 - Platre + bande calicot - 1er - Bureau 126 (ce) - Toutes zones - Cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Matériau plétreux blanc avec couche en papier

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TECe Sehte Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 08/05/2024 Amiante non

plétreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Matériau platreux blanc avec Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3}

couche en papier

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La imite de détection est garantie sur chaque couche si fa
prise d'essai contient su plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validépar:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identifids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-598 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-598

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P004 - Bande calicot - 1er - Bureau 126 (ce) - Plafond - Jonction plafond / cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Matériau plétreux blanc avec couche en papier

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TEChNUE Snavtinle Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 08/05/2024 Amiante non

platreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Anplyste : EEG
Matériau platreux blanc avec Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3]}

couche en papier

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La imite de détection est garantie sur chaque couche si fa
prise d'essai contient su plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validépar:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identifids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-599 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-599

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion POOS - Platre - 1er - Bureau 126 (ce) - Toutes zones - Poteaux / refend

Description ITGA | peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plétreux blanc

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
»Peintures multiples non séparable + META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
séparable + Matériau platreux blanc Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibce d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure  la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaent susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'oeil nu par le diient, ont &¢ analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-600 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-600

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P006 - PVC + colle + ragréage - ler - Bureau 101 - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytigue Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-601 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : IT0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-601
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion POO7 - Mastic - ler - Bureau 101 - Toutes zones - Menuiserie intérieure

Description ITGA | Matériau souple blanc

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Heniante
et date d'analyse
»Matériau souple blanc META (B) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)

(1) Aucune fibce d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sa0s duk
Sauf demande particuliére et écrite du chent, les dchantilons sont consenvés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-602 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-602

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P008 - PVC + colle + ragréage - ler - Bureau 102 - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytigue Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-603 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-603

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion PO09 - Platre + bande calicot - 1er - Bureau 102 - Toutes zones - Cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Papier / Matériau platreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TECe Sehte Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse

P Peinture non séparable + Maténau META (A) le 09/05/2024 Amiante non Autres fibres inhalables
platreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté distinguées par M. (2)
Papier non séparable + Matériau Nombre de supports danalyse : 2 (1) Andvsk; 1 LAO
plétreux blanc avec couche @)
cartonnée

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la kmite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont I3 largeur est inférieure 3 3 pm) ont &€ détectées. Ces fibres ont pu &tre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres didentification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction dlectronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par :  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-604 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.
Client : Prélévement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-604

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS

Echantilion P010 - Faux-Plafonds - 1er - Bureau 102 - Toutes zones - Plafond

Description ITGA | peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie s la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur et supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'anr'nante ia
et date d'analyse

»Peinture non séparable + Couche MOLP + META (A) le 09/05/2024 Amiante non Autres Nfes inhalables
fibreuse blanche Nombre de préparations : 3 détecté distinguées par M. (3)

Nombre de supports d'analyse : 4 (2 Analyste : LAO

3

»Matériau fibreux jaune MOLP le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : THV
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure 3 la
limite de détection. Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (um).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont fa largeur est inférieure & 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres didentification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identifids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-605 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-605

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion PO11 - PVC + colle + ragréage - 1er - Bureau 103 - Sol - Plancher

Description ITGA | poussiéres / Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Matériau noir

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
PRevétement souple gris META (A) le 09/05/202% Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune META (B) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
P> Matériau noir META (A) le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Andlyste : LAO
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la imite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet dune analyse.
Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'ceil nu par le dient, ont &é analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-606 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-606

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P012 - Pvc + colle + ragréage - ler - Bureau 104 - Sol - Plancher partie haute

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytigue Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage rose Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-607 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-607

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P013 - Pvc + colle + ragréage - ler - Bureau 104 - Sol - Plancher partie basse

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 05/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Andlyste : LAQ
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage rose Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
Nombre de supports d'analyse : 2 ) @)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-608 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-608

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion PO14 - Platre - ler - Bureau 104 - Toutes zones - Poteaux / refend

Description ITGA | peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plétreux beige

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
»Peintures multiples non séparable + META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
séparable + Matériau platreux beige Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibce d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure  la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaent susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'oeil nu par le diient, ont &¢ analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-609 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-609

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion PO15 - PVC + colle + ragréage - 1er - Bureau 121 - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Colle polymére jaune / Matériau
compact gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TECe Sehte Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 05/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Anplyste : LAO
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Ragréage rose + Colle polymére Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
jaune non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) [¢3]
P Matériau compact gris META (A) le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Anglyste : LAO
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avalent pas été distinguées par le dient. Si les couches
étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait 'objet dune analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'oeil nu par le dient, ont é&¢é analysées.
validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-610 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-610
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P016 - PVC gris clair + colle + ragréage - ler - Bureau 124 B - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Heniante
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Peinture non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
Ragréage gris Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas &é distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait 'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéafique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le dlient, ont été analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-611 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-611
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P017 - PVC foncé + colle + ragréage - ler - Bureau 124 B - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple aris / Colle polymére jaune / Peintures multiples / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technlue anatytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Anplyste : EEG
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ itiples non séparabl Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : EEG
+ Ragréage gris Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas &é distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait 'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéafique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le dlient, ont été analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-612 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : IT0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-612
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P018 - Mastic - ler - Bureau 124 B - Toutes zones - Jonction plagues métallique / meuble bois.

Description ITGA | Matériau souple blanc avec poussiéres

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Heniante
et date d'analyse
»Matériau souple blanc avec META (B) le 08/05/2024 Amiante non
poussiéres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)

(1) Aucune fibce d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sa0s duk
Sauf demande particuliére et écrite du chent, les dchantilons sont consenvés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-613 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-613

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion PO019 - Platre + bande calicot - 1er - Bureau 124 B - Toutes zones - Cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Papier / Matériau platreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TEChUE St Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 08/05/2024 Amiante non
plétreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Papier non séparable + Matériau Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
platreux blanc avec couche
cartonnée

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche s l2
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-614 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-614
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P020 - PVC + colle + ragréage - ler - Bureau 124 - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Heniante
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
»Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Peinture non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Ragréage gris Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas &é distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait 'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéafique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le dlient, ont été analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-615 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-615

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P021 - Platre + bande calicot - 1er - Bureau 124 - Toutes zones - Cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Papier / Matériau platreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TEChUE St Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 08/05/2024 Amiante non
plétreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Papier non séparable + Matériau Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
platreux blanc avec couche
cartonnée

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche s l2
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-616 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-616

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P022 - Faux-Plafonds - 1er - Bureau 124 - Plafond - Plafond

Description ITGA | peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de 1a nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie s la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur et supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TRty tigoe Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) %
: d'amiante
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Couche MOLP + META (8) le 09/05/2024 Amiante non
fibreuse blanche Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : LAO
Nombre de supports danalyse : 4 2) )
P Matériau fibreux jaune MOLP le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : THV
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure 3 la
limite de détection. Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieyre 0,2 micrométre (um).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la limite de dé&ection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-617 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-617
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P023 - PVC + colle + ragréage - ler - Bureau 125 B - Sol - Plancher

Description ITGA | Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
PRevétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Andlyste : LAQ
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
» Colle polymére jaune non séparable META (&) le 08/05/2024 Amiante non
+ Peinture non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LAO
Ragréage gris Nombre de supports d'analyse : 2 ) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, léchantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas &é distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait 'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéafique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le dlient, ont été analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-618 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-618

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P024 - Platre - ler - Bureau 125 B - Toutes zones - Poteaux / refend

Description ITGA | peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plitreux blanc

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TECe Sehte Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Toile META (A) le 08/05/2024 Amiante non
fibreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Matériau platreux blanc Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibce d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure  la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche sila
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaent susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'oeil nu par le diient, ont &¢ analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-619 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-619
32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P025 - PVC + colle + ragréage - ler - Bureau 127 B - Sol - Plancher
Description ITGA | peinture en faible quantité (1) / Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris
Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément 3 I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree Iytiq
et date d'analyse
»Peinture en faible quantité META (A) le 08/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (2)
»Revétement souple gris META (A) le 08/05/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports d'analyse : 2 2
» Colle polymére jaune + Ragréage META (A) le 08/05/2024 Amiante non -
gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : NKK
Nombre de supports danalyse : 2 (7)) )

(1) La totalité de la matiére constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure a la imite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la limite de détection est garantie sur I3 prise d'essai, La imite de détection est garantie sur chaque couche sifa
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formaksées en gras dans 1a description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas &é distinguées par le dient. Si les couches

&aient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse,

Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables & I'oeil nu par le dient, ont été analysées.

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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7 Rue Charles Jourde ‘ofru.
29200 BREST Accréditation n° 1-6000
Tél : 0230821209
Fax : Portée disponible
R sur www.cofrac.fr
ESSAIS
QFEL,

Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-620 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-620

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P026 - Platre + bande calicot - 1er - Bureau 127 B - Toutes zones - Cloison

Description ITGA | peinture / Matériau plétreux blanc / Matériau plétreux blanc avec couche en papier

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TEChNUE Snavtinle Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Hariree
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 08/05/2024 Amiante non

platreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Anplyste : EEG
Matériau platreux blanc avec Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3]}

couche en papier

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantiion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La imite de détection est garantie sur chaque couche si fa
prise d'essai contient su plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validépar:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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7 Rue Charles Jourde ‘ofru.
29200 BREST Accréditation n° 1-6000
Tél : 0230821209
Fax : Portée disponible
R sur www.cofrac.fr
ESSAIS
QFEL,

Laccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont identfids par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT382405-621 EN DATE DU 09/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

ELIBAT 49 (VICTORY FIVE) Commande ITGA : 1T0724-22500
Aurélien MAHOT Echantillon ITGA : IT382405-621

32 Boulevard Ayrault Recu au laboratoire le : 02/05/2024
49100 ANGERS

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24--3029--6667--971-170229599
Dossier client CPAM DE MAINE ET LOIRE + - 1 rue Bouché-Thomas - 49000 - ANGERS
Echantilion P027 - Faux-Plafonds - 1er - Bureau 127 B - Plafond - Plafond

Description ITGA | peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de 1a nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie s la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur et supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TRty tigoe Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) %
: d'amiante
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Couche MOLP + META (8) le 09/05/2024 Amiante non
fibreuse blanche Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : LAO
Nombre de supports danalyse : 4 2) )
P Matériau fibreux jaune MOLP le 09/05/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : THV
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure 3 la
limite de détection. Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieyre 0,2 micrométre (um).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la limite de dé&ection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

validé par:  Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport dessa n'est avtorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas @re reprodult sans I b dul
Sauf demande particuliére et écrite du chent. les échantilons sont consenvés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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NNEXE : Certificat de compétence

WECERT cofrac
— S, — m}gz‘"’“
Ql!A"L‘lT:comrtlnzaczs v o
WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER
«Version 01»

Décerné a : MAHOT Aurélien

Sous le numéro : £2021-SE01-018

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) m ;mmmum a2
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X

. Du 15/09/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 02/02/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE Du 15/09/2022
D'HABITATION Au 02/02/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 2: ;mm‘m 2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS Du 15/09/2022
LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 02/02/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS Du 15/09/2022
LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) Au 02/02/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) 2 ;mm&m“m
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) X

Les Bux exige définies en vertu du code de la etdel (art. L2714 ot suivants, R271-1 ot
sulvants ainsi que leurs arrétés d ) pour les diags o La preuve de & &té app par !
certification. Ce certificat est valable & condition que les résultats des divers audits de surveiilance soient pleinement satisfaisants.

* At du M4 2021 definssant les crtéres de des de Gagr et des orgar de ed des orgar

de cetfcaton

Délivré a Thionville, le 15/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification

WE-CERY - 16 rise de Villars, 57 100 THIONVILLE
TH: 0372520245 - mall : Sauu it sl COCUles (i
SAS au capital de 7500 Ewros - RCS de Thicaville - Code APE / NAF, 71208 N'SIRET S5551995600021
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Page 1sur3

Allianz @)

ATTESTATION D'ASSURANCE ]
Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs immobiliers

La Compagnie Allianz |.A.R.D atteste que :

SAS ELIBAT

5 rue de Saint NAZAIRE
44800 SAINT HERBLAIN
RCS 521 671 065

a souscrit auprés d'elle sous le n°43370182 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire & I'obligation édictée par les
articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de I'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle quiil peut encourir & I'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CI DESSOUS ENUMERES :

Diagnostics techniques immobilier réglementaire soumis a certification :

+Diagnostic AMIANTE sans mention

+ Diagnostic AMIANTE avec mention (dont contrdle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
+Diagnostic de performance énergétique (DPE) et Audit énergétique des immeubles en  monopropniété étiquetés F ou G réalisé en
complément du DPE dans le cadre de I'article L.126-28-1 du Code de la Construction et de I'Habitation

« Diagnostic ELECTRICITE

+ Diagnostic GAZ

+ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussiéres de plomb) avec ou
sans mention

« TERMITE

Activités secondaires garanties : autres diagnostics et missions d'expertises :

+ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)

+ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols) « ERP (Etat des Risques et Pollutions)

« Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux

* Recherche Plomb avant démolition

* Recherche des métaux lourds

* Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents & la vente ou 4 la location immobiliére

+Assainissement Collectif et non Collectif

+Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et
champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

+Diagnostic Mérule

+Diagnostic technique global « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1
du Code de la Construction et de 'Habitat »

+Plan Plunannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de
l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avnl 2022 »

+Diagnostic Eco Prét

+Diagnostic Pollution des sols

+Diagnostic Radon

*Mesures d'empoussiérement par prélévement d'échantillon d'air soit : - Les mesures d'empoussiérement en fibres d'amiante dans
les immeubles batis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air intérieur, - Les mesures
d'empoussierement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport
d'essai), air des lieux de travail, - Les d'empoussié en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

* Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

« Missions de contrdle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans air des lieux de travail, hors amiante, consistant
4 calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous
réserve de l'accréditation COFFRAC. Cette activité est couverte sous réserve de I'absence de renonciation a recours contre
le laboratoire d'analyse.

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 991.967.200€

Siege social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
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+ RT 2005 et RT 2012

« Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété

« Audit énergétique pour copropnété

« Etat des lieux relatifs & fa conformité aux normes d'habitabilité

« Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques

* Audit sécurnité piscine

+ Diagnostic incendie

« Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

« Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I'exclusion de toute activité de conception

* Diagnostic de décence du logement

+ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation
significative de batiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

« Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de vue au moyen de drones

« Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

* DPE pour I'obtention d'un Prét & Taux Zéro

*Repérage Amiante dans le Ferroviaire

+ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

« Veérification des installations électnques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH

Montants sinistre (M'o.u'
RESPONSABILITE CIVILE Garantie maximums
garantis dommges
corporels)
« Responsabilité civile professionnelle/
nsabilité civi livrai
- Tous dommages corporels, matériels et oul 5000000 EUR 5000 EUR
immatériels confondus par année
d'assurance
dont :
3000 000 EUR
par année
- Dommages immatériels non oul d'assurance sans 10000 EUR
consécutifs pouvoir dépasser
1 500 000 EUR par
sinistre

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les activités sont garanties sous réserve que le souscripteur soit titulaire des certificats délivrés par des organismes de
certification accrédités, conformément a la réglementation en vigueur.

Le présent document, établi par Allianz | AR.D, a pour objet d'attester 'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption
d'application des garanties et ne peut engager Allianz | AR D au dela des clauses et conditions du contrat auquel il se référe.

Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de I'indemnité (résiliation,
nullité régle proportionnelle, exclusions, déchéances..)

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 991.967.200¢

Sigge social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542110 291 RCS Nanterre
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Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.
Fait & Panis le 07/12/2023

Pour la Compagnie Allianz LAR.D

uyes
1661.200€

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 991.967.200¢

Sigge social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
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