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001 08A170001 - Faience + colleRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : sanitaire hommes

Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture,
Indissociables N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-

002 08A170002 - carrelage + colleRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : sanitaire hommes

Colle de faïence/carrelage, Carrelage N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-

003 08A170003 - sol plastique + colleRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : vestiaires

Plaque souple, Colle jaune N/A 1 Tétrahydrofurane Absence de fibres d'amiante# META-

004 08A170004 - Faience + colleRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : infirmerie

Colle de faïence/carrelage, Carrelage N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-

005 08A170005 - peintureRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : entrée personnel

Peinture, Analyse globale, Enduit, Indissociables N/A 1 Chloroforme Absence de fibres d'amiante# META-

006 08A170006 - plintheRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : entrée personnel

Colle de faïence/carrelage, Carrelage N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-

007 08A170007 - carelageRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : entrée personnel

Carrelage N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-
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008 08A170008 - isolant porteRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : monte charge

Matériau fibreux Matériau granuleux, Fibres de papier 3 N/A Présence de fibres d'amiante de type Amosite, Chrysotile# MOLP-

009 08A170009 - flocage tuyauRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : conduit pluvial

Matériau non compact N/A 1 Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante# META-

010 08A170010 - calorifugeRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : tuyau chaufferie

Laine de verre, Tresse, Papier
Matériau granuleux, Matériau

synthétique, Fibres de papier, Fibres de
verre

2 N/A Absence de fibres d'amiante# MOLP-

011 08A170011 - calorifugeRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : chaufferie

Laine de verre, Tresse, Papier
Matériau granuleux, Matériau

synthétique, Fibres de papier, Fibres de
verre

2 N/A Absence de fibres d'amiante# MOLP-

012 08A170012 - conduit pluvialRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : niveau 1 patio

Plaque dure fibreuse Matériau granuleux 3 N/A Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile, Crocidolite# MOLP-
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Sophie COSTA

Responsable de production

Validé par :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Méthodes d’analyse pour la recherche des fibres d’amiante dans les matériaux :
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