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Objet

La présente mission consiste a établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis.
Ce repérage a pour objectif de rechercher, d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante de I'annexe | de I'arrété
du 16 juillet 2019 ou de tout autres matériaux et produit réputés contenir de 'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait
connaissance. |l s’agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec 'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par
le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent étre nécessaires.
Selon I'article R1334-19-6 du code de la santé publique, le propriétaire du batiment ou de la partie de batiment en travaux a obligation de
communiquer le présent rapport a toute personne physique ou morale appelé a organiser ou effectuer des travaux dans I'immeuble.
Références réglementaires :
Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la protection des marins contre les
risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante,
Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante,
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre
par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a l'amiante,

Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages,
d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les
immeubles batis et les criteres d'accréditation des organismes de certification,

Articles R 4412-97 & R 4412-97-6 du code du travail,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles béatis

Ce rapport ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité

Ouvrage et parties d’ouvrages non accessibles

Ouvrages ou Parties d’ouvrages ou Motif Investigations Motif(s) non réalisation
composant de la de composants a complémentaires investigations
construction inspecter ou a sonder complémentaires
Aucun

Le(s) signataire(s)

Nom et prénom Fonction Organisme de Détail de la certification
certification
Palliser Jean Gérant ICERT Certifié amiante mention
Louis valide jusqu’en 2029

Objets relatifs au bien

Lieu d’intervention Photo générale (le cas échéant)
Hoétel Rothelin Charolais 99-101, Rue de Grenelle
75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT
Propriétaire
Nom : SERVICES DU PREMIER
MINISTRE DIRECTION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
Adresse : 18, Rue Vaneau
18, Rue Vaneau 75007 PARIS 7E
ARRONDISSEMENT
Donneur d’ordre

Nom :
Adresse : 18, Rue Vaneau 75007 PARIS 7E
ARRONDISSEMENT
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1. Renseignements relatifs au bien

1.1 Situation géographique

Département : PARIS
Commune : PARIS 7E ARRONDISSEMENT
Adresse . Hotel Rothelin Charolais 99-101, Rue de Grenelle
Code postal : 75007
1.2 Description du ou des batiments
Type de bien : Hotel Ministére
Référence cadastrale : Non communiquée(s)
Lots du bien :NC
Nombre de niveau(x) 3
Nombre de sous-sol :NC
Bien en copropriété : Non

Fonction principale du batiment : Bureaux

Date du permis de construire

(a défaut année de construction) : NC

Si Partielle : Description des zones ou parties d’ouvrage ou de batiments concernées : facades cour et rue 2¢éme
et 3¢me étage ainsi gue les toitures

1.3 Désignation de I'opérateur de repérage

Nom - Prénom : Jean Louis PALLISER
N° certificat : CPDI 0110 au 10/07/2029
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT
Le numéro et date du certificat sont : CPDI 0110 au 10/07/2022
1.6 Organisme chargé de la mission

Raison sociale : SARL PROBAT DIAGNOSTIC
Adresse : 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES
Numeéro de SIRET : 50822758400028

Code NAF : 7120B

Numéro R.C.S. 508227584

Assurance : AXA
N° : 10592956604 au 31/12/2023
Adresse : 313, Terrasse de I'Arche
CP - Ville : 92000 NANTERRE
1.7 Désignation du laboratoire d’analyse

FLASHLAB 1, Chemin de Saulxier 91160 LONGJUMEAU
ITGA 15, Route des Gardes 92190 MEUDON

1.8 Annexe 1 de l'arrété du 16 juillet 2019

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante s’applique

aux matériaux et produits de la liste, incorporés ou faisant indissociablement corps avec 'immeuble a démolir, ainsi qu’a tout
autres matériaux et produits réputés contenir de 'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf.

arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,)

Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction | Parties d’ouvrages ou de composants a vérifier et | Matériau ou

a sonder produit
1. Couvertures, toiture, terrasses et étanchéités
Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment (y compris plagues « sous
tuiles ») P
Plaques en matériaux bitumineux P
Revétements anti condensation sous bac acier M
Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises composites hors fibro ciment. P
Ardoises en fibro ciment P
Bardeaux bitumineux (shingles ») P
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Eléments associés a la toiture Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation.
Conduits d’eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d’étanchéité a I'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)
Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

TUZZTUVU

ZTUV=ZT

Eléments sous toiture Pare-vapeur, pare pluie
Isolants fibreux en sous toiture
Flocages, enduits projetés.

ZTVUO

Etanchéité de toiture terrasse. Parties planes : revétements bitumineux (bandes,
Iés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur
Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Colles, produits d’accrochage

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres Mastics (vitriers, bitumineux...)
Joints d’étanchéité entre menuiserie et ossature
Garnitures de friction sur fenétres basculantes

T L7070

2. Parois verticales extérieures et facades
Facades légéres, murs rideaux, bardages, Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments
panneaux sandwich. de remplissage

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d’assemblage ou d’étanchéité, mastics, tresses
Revétements intérieurs anti condensation (hors
peintures)

Peintures des bardages métalliques

ZTUU

Isolant et protection thermique ou acoustique Flocages, enduits projetés
sous bardage. Carton-amiante

£ £7

Facades lourdes y compris poteaux. Enduits extérieurs (projetés, lissées ou talochés),
crépis extérieurs

Revétements plastiques épais (RPE)

Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d’accrochage, Imperméabilisants
Eléments en maconnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Appuis de fenétres en fibres-ciment

< LKL

TUZZT

Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d’étanchéité entre menuiserie et structure
Garniture de friction sur fenétres basculantes
Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, etc.)
Peintures décoratives

Z0VU0U=Z

Eléments associés aux facades Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
Conduits d’eaux (pluviales et usées)
Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

g Anvinv

3. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons magonnés Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés M
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Enduits de ragréage, débullage, lissage M
Joints de dilatation, d’assemblage, joints coupe-feu M
Fourreaux (carton, fibres-ciment...) P
Poteaux Flocages M
Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés M
Enduits a base de ciment projetés, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage) M
Joints de dilatation, d’assemblage avec poutraison M
Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich...), coffrages perdus P
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloison lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non P
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés M
Flocages M
Plots de colle fiant les cloisons au mur M
Bandes calicot M
Enduits de jointoiement des plaques de platre M
Sous-couches des tissus muraux P
Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac M
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes
de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton,
fibres-ciment P
Graines et coffres verticaux Flocages M
Enduits a base de platre (projetés, lissée ou talochés) |M
Enduits & base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage) M
Bandes calicot M
Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné | M
Panneaux (fibres-ciment...) P
Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)
P
Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare- P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et
frigorifiques sur serrurerie)
Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, P
bakelite
Isolants intérieurs des portes P
P
Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, | ou les vinyles
coffres Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), P
revétements durs en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, |P
primaire d’accrochage
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) M
Revétements bitumineux M
Peintures intumescentes M
M
4. Plafonds et faux plafonds
Plafonds Flocage M
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés M
Panneaux collés vissés ou cloués P
Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite) P
Bandes calicot P
Enduits de jointoiement des plaques de platre M
Sous-couches des tissus muraux P
Peintures intumescentes M
Revétements bitumineux M
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...) M
Résines M
Colles de carrelage, ragréage, primaires d’accrochage
et joints de carrelage M
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Poutres et charpentes Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés) M
Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich) P
Peintures intumescentes M
Revétements bitumineux M
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...) M
Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure) M

Gaines et coffres horizontaux Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés) M
Bandes calicot P
Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné | M
Panneaux (fibres-ciment...) P
Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux) M

Faux plafonds. Panneaux et plaques P
Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux P
Pare vapeur P

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau
de faux plafond P
Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) |P

Flocages M
Suspentes et contrevents Protections en platre M
Peintures intumescentes M
5. Planchers et planchers technigues
Revétements de sols Dalles de sol P
Nez de marche P
Dalles moquettes avec entrecouche noire P
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples M
Colles bitumineuses M
Colles non bitumineuses M
Moquette M
Sols coulés a base de ciment (terrazolith, etc.) P
Peintures de sol M
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d’accrochage M
Revétements de sols sportifs P
Joints de dilatation et d’assemblage P
Joints de cantonnement sur faux planchers P
Enduit de cuvelage M
Rebouchages autour de conduits (principalement
immeubles de grande hauteur et établissements
recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-
ciment M
6. Conduits et accessoires intérieurs
Conduits de fluides (air, eaux, vapeur, fumée, Calorifugeage (tresses, coquilles, matelas...) M
échappement, autres fluides) Matelas P
Enveloppe (bandes tissées enduites ou non), colles de
calorifugeage M
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides M
Rubans adhésifs P
Mastics M
Conduits en fibres-ciment, manchons P
Conduits en fibre-bitumes (conduits de drainage) P
Tresses dans cables électriques d’alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants
au feu P
Clapets / volets coupe-feu Clapets (tunnels, lames, joints) P
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Volets coupe-feu y compris ossature P
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets
coupe-feu M
Vide-ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment P
Joints d’étanchéité des trappes M
7. Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Portes et cloisons paliéres Panneaux dans les portes palieres P
Panneaux dans les cloisons paliéres P
Parois des équipements Plagues, panneaux décoratifs (habillages cabines,
joues des escaliers mécaniques...) P
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) P
Isolants P
Colles M
Joints P
Matériels en machinerie Freins d’ascenseurs P
Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type contacteurs,
sélecteurs, coupe-circuits... P
Tresses P
Joints plats P
8. Equipements divers et accessoires
Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, Flocages M
radiateurs gaz modulables, poéles a bois, a fuel, | Bourres M
a charbon, groupes électrogenes Tresses M
Calorifugeages M
Joints d’étanchéité, joints plats prédécoupés pour
brides M
Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.) M
Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques P
Convecteurs et radiateurs électriques Isolants thermiques cartonnés P
Tresses des diffuseurs M
Fusibles & broche Carton, tresse P
Canalisations électriques préfabriquées Isolants P
Coffres-forts Portes et parois P
Porte de placard, baignoires et éviers métalliques | Plaques souples bitumineuses antivibratiles P
Jardiniéres, bac a sable incendie Eléments en fibres-ciment P
9. Fondations et soubassements
Etanchéité des murs enterrés Enduits bitumineux des ouvrages enterrés M
Parois verticales et horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation M
Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie P
10. Aménagements, voiries et réseaux divers
Conduits, siphons Eléments de canalisations enterrées en fibres-ciment P
Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie
bitume), asphaltes M
Espaces sportifs Revétements de sols P
Aménagements extérieurs Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...) P
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2. Conclusions du rapport

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport —
il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante

Voir tableau de résultats ci-aprés

Ce rapport ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante

Apreés analyse en laboratoire

Description Localisation Prélevement Etat (si requis)
Batiment 1 - Mitron - Souche 1 | Toiture batiment 1 Souche 1 Pvtn° 4
Batiment 1 Mitron 2 -Souche 2 | Toiture batiment 1 Souche 2 Pvtn° 7

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s)

Description

Localisation

Etat (si requis)

Aucun

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Aprés analyse en laboratoire

Description Localisation Prélevement
Joint fenétre Batiment 1 - Fenétre PO0O1
Mortier scellement gitrig;ent 1 - Scellement Garde P002
Peinture enduit Batiment 1 - Garde Corps P003
Mortier bas Béatiment 1 Souche 1 P005
Mortier Cheneau Batiment 1 P0O06
Mortier haut Batiment 1 Haut Souche 2 PO08
Mortier bas Batiment 1 Bas Garde-corps P0O09
Feutrine + Poussiéres Batiment 1 Feutrine sous toiture 1 P010
Peinture + Enduit Batiment 2 - Garde-corps fenétre 1 PO11
Peinture + Enduit Béatiment 2 - Bati fenétre 2 P012
Joint fenétre Béatiment 2 - Fenétre 2 P013
Ciment + Pierre Rive bordure de toiture P014
Sur justificatifs
Description Localisation Justificatif
Aucun
Matériaux ou produit qui par nature ne contiennent pas d’amiante
Description Localisation

Aucun

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante pour lesquels des investigations
et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées.

Apreés analyse en laboratoire

Description

Localisation

Cause de non-prélévement

Aucun
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3. Description générale du bien et réalisation du repérage

3.1 Personne accompagnant I’opérateur lors de la visite

Date : 07/04/2024
La description des travaux a l'origine de ce repérage, a été définie
par 'accompagnateur Architecte DE / Conductrice d’opérations immobilieres

3.1 Document(s) remi(s)

Documents demandés Documents remis
Les plans de I'immeuble Par mail
Précédent repérage amiante Aucun

3.3 Description général du lot

Facades cour et rue 2éme et 3¢me étage ainsi que les toitures

3.4 Tableau du programme des travaux

Batiment et local Périmetre des travaux de démolition Commentaires

NC

3.5 Nature et la localisation des travaux devant etre effectués

Rénovation des facades cour et rue 2¢me et 3¢me étage ainsi que des toitures

3.6 Tableau des piéces visitées

Local Sol Murs Plafond Autres Photos

Facade 1 -
ler étage Pierre
Murs
Facade 1 -
ler étage Bois
fenétre
Toiture 1
souche 1
Toiture 1
souche 2
Toiture 1
Garde corp
Toiture 1
Couverture
Facade 1 -
RDC Murs
Facade 1 -
RDC fenétre
Facade 2 -
ler étage Pierre
Murs

Briques

Briques

Pierres

Zinc

Pierre

Bois
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Facade 2 -
ler étage Bois
fenétre
Toiture 2
Garde corp
Toiture 2
Couverture
Facade 2 -
RDC Murs
Facade 2 -
ler étage Bois
fenétre
Facade Rue
ler étage Pierre
Murs
Facade Rue
ler étage Bois
fenétre
Facade Rue
2éme étage Pierre
Murs
Facade Rue
2éme étage Bois
fenétre

Pierres

Zinc

Pierre

3.7 Périmetre de repérage défini par 'opérateur de repérage

Composant de la Partie du composant ayant été . .
. . . iy Sur demande ou sur information
construction inspecté (Description)
Facades murs et fenétres murs et fenétres
Toitures Couvertures souches et gardes corps

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes
auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-dessus liste les locaux et volumes
concerneés :

3.8 Tableau des piéces ou parties de 'immeuble non visitées

Local ou parties Raison et justification de I’absence de Investigations complémentaires
d’immeuble visite

Aucun

En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités :

- l'opération de repérage doit étre étendue,

- nous n’avons pas pu mener notre mission a terme car il y a des investigations approfondies avec sondages
destructifs a réaliser afin de pouvoir effectuer des préléevements complémentaires,

- EN ATTENDANT, LE PRESENT DOCUMENT EST UN PRE-RAPPORT QUI DEVRA ETRE COMPLETE PAR LES RESULTATS DES
PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES.

LA LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES A FAIRE REALISER AVEC LE NOMBRE ET LES
CARACTERISTIQUES DES SONDAGES POUR CHAQUE COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION EST PRECISEE DANS LE
TABLEAU CI-DESSOUS.

Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, I'accés aux produits
et matériaux a été réalisé sur la base d’'une approche visuelle qui doit étre complétée par une visite des locaux
vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d’effectuer une visite complémentaire selon les
conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires au plus tard au début des travaux
de démolition.

En conséquence, le présent document ne constitue qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif
gu’une fois complété a I'issue des investigations réalisées.

L’attention du propriétaire est attiré sur le fait que les obligations réglementaires prévues a 'article R1334-19 du
code de la santé publique ne sont pas remplies
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3.9 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Conformément a l'arrété du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de I'annexe |, contenant de I'amiante, la
méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de I'amiante avant démolition suit deux étapes :
Dans un premier temps, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de I'annexe | de I'arrété du 16/07/2019.
A cette fin, 'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes
parties de 'immeuble bati et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives
nécessaires. |l définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes
d’ouvrage permet d’optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre de prélévements qui sont transmis pour
analyse.
Si 'opérateur repére tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante, il le prend en compte au méme titre qu’un
matériau ou produit de 'annexe | de I'arrété du 16/07/2019.
L’inspection visuelle, les sondages et les prélevements sont réalisés selon les prescriptions décrites a 'annexe A de la Norme
NF X 46-020 de aout 2017
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés, certaines parties de 'immeuble bati ne sont pas accessibles
avant que la démolition ne commence, I'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves
correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les
différentes étapes de la démolition.
Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d’ouvrage, 'opérateur de repérage identifie et localise,
parmi les matériaux et produits mentionnés a l'article 4, ceux qui contiennent de I'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun
des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des
matériaux et produits utilisés, quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des échantillons pour
pouvoir conclure quant a la présence d’amiante.
Conformément aux prescriptions de I'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L’opérateur de repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés. Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur
du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement comportant
au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d’analyse, I'opérateur de repérage veille a la
cohérence des résultats.
Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la norme NF X 46-020 de aout 2017 :
-Les prélévements sont réalisés dans des conditions conduisant & une pollution minimale des lieux.
-Pour éviter tout risque de contamination croisée :

Les outils sont & usage unique ou sont soigneusement nettoyés apres chaque prélévement.

Les prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
Il conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il
précise le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante, marquage du matériau, document consulté,
résultat d’'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou I'absence d’amiante.

Diagnostics : Amiante — DPE — Plomb — Termites — Carrez/Boutin — Gaz — Electricité — E.R.N.M.T.
PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES — Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2024 — Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 244528

Page : 11/27



4. Résultats détaillés du repérage

Avant et aprés investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de I'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaitre :

Composant de Parties du Numéro Présence amiante Estimation de la
Désignation la composant Description échantillon ou Méthode oui Non Etat quantité (ml, m2, u ,
construction vérifié identification T)

Bat|[nent L- Joint fenétre Joint fenétre PO01 Analyse Non
Fenétre
Batiment 1 - . .
Scellement Mortier Mortier P002 Analyse Non

scellement scellement
Garde Corps
Béatiment 1 - . . Peinture
Garde Corps Peinture enduit enduit P0O03 Analyse Non
Batiment 1 40/50cm de haut

i - L
Mitron - Fibro-ciment Fibro-ciment P004 Analyse Oui D|ame.:tre 20/20cm
Souche 1 Epaisseur 1cm
environ
Batiment 1 Mortier bas Mortier P0O05 Analyse Non
Souche 1
C??”ea“ Mortier Mortier P006 Analyse Non
Batiment 1
Bati (1 40/50cm de haut
atimen o
Mitron 2 - Fibro-ciment Fibro-ciment P0O07 Analyse Oui D|amgtre 20/20cm
Souche 2 Epaisseur 1cm
environ

Batiment 1 . .
Haut Souche 2 Mortier haut Mortier P0O08 Analyse Non
Béatiment 1
Bas Garde- Mortier bas Mortier P0O09 Analyse Non
corps
Batiment 1 . .
Feutrine sous Feutrlr)? * Feutrlr)g * PO10 Analyse Non
toiture 1 Poussieres Poussieres
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Composant de Parties du Numéro Présence amiante Estimation de la
Désignation la composant Description échantillon ou Méthode oui N Etat guantité (ml, m2, u ,
construction vérifié identification ul on a T
Batiment 2 - : .
Garde-corps Pe'”t!”e * Pemtpre * PO11 Analyse Non
A Enduit Enduit
fenétre 1
Béatiment 2 - Peinture + Peinture +
Bati fenétre 2 Enduit Enduit P012 Analyse Non
Batiment 2 - Joint fenétre Joint PO13 Analyse Non
Fenétre 2 y
Rive _bordure Ciment + Pierre C_|ment * P014 Analyse Non
de toiture Pierre
5. Rapports d’essais du laboratoire
Identification des prélévements :
Ide,n:uﬂant 5! Localisation Composant de la construction Parties du composant Description
prélevement
PO01- Batiment 1 - A . . ~ . .
Fenétre Batiment 1 - Fenétre Joint fenétre Joint Joint
P002- Batiment 1 - Béatiment 1 - Scellement Mortier scellement Mortier Mortier

Scellement Garde Corps

Garde Corps

P003- Batiment 1 - Garde
Corps

Béatiment 1 - Garde Corps

Peinture enduit

Peinture enduit

Peinture enduit

P0O04- Batiment 1 -
Mitron - Souche 1

Batiment 1 - Mitron -
Souche 1

Fibro-ciment

Fibro-ciment

Fibro-ciment

P005- Batiment 1 Souche
1

Batiment 1 Souche 1

Mortier

Mortier

Mortier

P006- Cheneau Batiment
1

Cheneau Batiment 1

Mortier

Mortier

Mortier

P0O07- Batiment 1 Mitron
2 -Souche 2

Batiment 1 Mitron 2 -
Souche 2

Fibro-ciment

Fibro-ciment

Fibro-ciment
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Identifiant et
prélevement

Localisation

Composant de la construction

Parties du composant

Description

P008- Batiment 1 Haut
Souche 2

Batiment 1 Haut Souche 2

Mortier

Mortier

Mortier

P009- Batiment 1 Bas
Garde-corps

Batiment 1 Bas Garde-corps

Mortier

Mortier

Mortier

P010- Batiment 1 Feutrine
sous toiture 1

Batiment 1 Feutrine sous
toiture 1

Feutrine + Poussiéres

Feutrine + Poussiéres

Feutrine + Poussiéres

P011- Batiment 2 - Garde-
corps fenétre 1

Batiment 2 - Garde-corps
fenétre 1

Peinture + Enduit

Peinture + Enduit

Peinture + Enduit

P012- Batiment 2 - Bati
fenétre 2

Batiment 2 - Bati fenétre 2

Peinture + Enduit

Peinture + Enduit

Peinture + Enduit

P013- Batiment 2 -
Fenétre 2

Batiment 2 - Fenétre 2

Joint

Joint

Joint

P014- Rive de toiture

Rive bordure de toiture

Ciment + Pierre

Ciment + Pierre

Ciment + Pierre

6. Identification et cotation des ouvrages et parties d’ouvrages

DATE DE IDENTIFIANT
PRELEVEMEN ET - PHOTOS
T PRELEVEMEN LOCALISATION DESCRIPTION ETAT DE CONSERVATION PRECONISATIONS CROQUIS
T

Mitron - Batiment 1 - Mitron en Fibro- . Cellophaner avant

P004 . . l'intervention pour limiter
Souche 1 toiture ciment Iempoussiérement
Mitron - Batiment 1 - Mitron en Fibro- ,_Cellophaner avant

P0O07 . . l'intervention pour limiter
Souche 2 toiture ciment l'empoussiérement

Diagnostics : Amiante — DPE — Plomb — Termites — Carrez/Boutin — Gaz — Electricité — E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES - Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2024 — Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 244528

Page : 14/27




7. Attestation sur ’honneur et informations diverses

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ICERT pour
la spécialité : AMIANTE
Cette information et vérifiable auprés de : ICERT

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, diagnostiqueur pour I'entreprise PROBAT DIAGNOSTIC dont le siege social
est situé a BIEVRES.

Atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de
I'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires a I'établissement des constats et
diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon
attestation d’assurance.

Conformément a I'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n’avoir aucun lien de nature a porter
atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a moi, ni
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il
m’est demandé d’établir le présent diagnostics.

Fait a : BIEVRES
Le : 07/04/2024
Signature :

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I’accord écrit de son signataire.
Préconisations

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre,
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de
modifications du périmétre ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’une
suspension immédiate des travaux et d’ une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne reléve pas de notre champ d’intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d’'une
étude de faisabilité et/ou d’'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires
a I’élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit étre mis a jour et consulté
par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment
I'obligation d’élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d’empoussiérement.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
I'amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et
les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des
guides de I'INRS et de TOPPBTP, et des directives de I'inspection du travail.
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8. Obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de
conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de I'article 11 de
I’arété du 16 juillet 2019

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il
adresse a ce dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif a usage d’habitation,
son propriétaire met ajour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au I de I’article
R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport
de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les
modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage
d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «
dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que
de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage
amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités
prévues au Il de I’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un
seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation
et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport,
sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble
bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a l’article L. 8211-1 du code du
travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération
relevant du champ de I’article R. 4534-1 du code du travail, de I’organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.
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9. Certification de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI0O110 Version 014

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :

Monsieur PALLISER Jean-Louis

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029
Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)

Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (1)

Date d'effet : 02/11/2023 - Date d'expiration : 01/11/2030
Energie sans mention  Energie sans mention (1)

Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 23/06/2023 - Date d'expiration : 22/06/2030
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2)
Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030
Termites Etat relatif a la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine (1)

Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat nimplique qu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a I'adresse
https:/iwww.icert. fr/liste-des-certifies/

Valide a partir du 02/11/2023.

(1) Arréth du 24 Sbcwrmbre 2021 Sifinhnant bes crfthoes de cortification dus cpitateuns de dugrovic techolus ot des i

cofrac

I Z wa=
9 N aas2
l l PORIIE
j TARTFICNON X
[ J Institut de Certrfication DESONRLE SR

D€ PIRSONNES ‘s Ol AC 1

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 revaB
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10. Attestation d’assurance
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11. Annexes

10.1 Schéma(s) de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires a I'inspection visuelle

- La localisation des prélevements

- La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante ou susceptibles d’en contenir si des investigations et des

analyses ultérieures doivent etre effectuées pour conclure.

P005 Batiment 1 —
P006 5004 Batiment 1 -| Souche 1 Mortier bas P0O11 Batiment 2 -
Cheneau — \;iwon_ Souche 1 ?arde-clorlgs
Batiment 1 . . : nétr intur
M?)rtiei Mitron Fibro-ciment PO08 Batiment 1 Facade cour fEidiit einture
Haut Souche 2 P012 Batiment 2 -
Mortier haut Bati fenétre 2
Peinture + Enduit

P007 Batiment 1
/ Mitron 2 -Souche 2

| Fibro-ciment
2

A NI 25 | B i
= —— — = =l
Hacade 1
! p—
| — —_— - = _'
A P010 Batiment 1 A
P003 Batiment 1- | \ . P013 Batiment 2
P0O1 Batiment 1 Garde Corps Feutrine sous - Fenétre 2 Joint
batimen Peint pd it P009 toiture 1 Feutrine + fond
f_ F?tnetre Joint einture endurt | Batiment 1 | Poussiéres P014 Rive bordure de toiture
enere | ppo2 Batiment 1 - Bas Garde- Ciment + Pierre
Scellement Garde corps Mortier
Corps Mortier bas
scellement
Facade Rue
3¢me étage
2¢me gtage Facade 2

= [ [ =m0 ISEENSISHESISiSi

Légendes :
I Mitron en amiante ciment
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10.2 Justificatif(s) de non prélévement
’ | d A t
10.3 Rapport(s) d’analyse des prélévements
3 e Armand Herpin Lacroix 3 rue Armand Hespi Lacroce cofrac
5500 RS cofrac 15000 RENNES %
x skt v 15567 Draseess, rrkdetonre 1987 SO
T8 o3sALA ‘o =
Fax: 02.99.35.41.42 Portie = Fax: 02.99,.35.41.42 Portie disponibhe =
ks g ricy mifiags prasonrisr i =
&G ESSATS 0 ESSAIS
aFEL @aru
e 5l LU
T y Sy
RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9200 EN DATE DU 26/03/2024 RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9201 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Client : Prélevement : Client : Prélevement :
PROBAT DIAGNOSTIC Commande TTGA : TT0624-4673 PROBAT DIAGNOSTIC ‘Commande ITGA : TT0624-4673
8 allée du Buisson Echantilion ITGA : IT152403-9200 8 aliée du Bulsson Echantilion ITGA : IT152403-9201
91570 BIEVRES Requ au laboratoire be : 19/03/2024 91570 BIEVRES Regu au laboratoire le : 19/03/2024
REF. Client: Lo lsbartoks niest pas responsable des donnbes foumies par le clant qu ek smplement ietianscrhes ¢-$essous REF. Client : e lboratove niest pas responsable des dornées fournies par e chant qul 10t smplement rebanacries c-4eseous.
‘Commande 244528 Commande 244528
Dossier chent HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007) Dosster chent HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007
Echantilion 1 - Joint - ler étage / Bitiment 1 - Fenétre Echantillon 2 - Sceliement - 1er étage / Bitiment 1 - Scellement Garde corps.
Description TTGA | peintures multiples / Matériau souple incolore en faible quantté ’ ’ Description ITGA | peinture / Matériau plitreux blanc
Préparation Effectuée de fagon A Famété du ler octobre 2019 : Préparation Effectuée de fagon & étre représentative de ['échantilion conformément & l'amété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Ekectronkque 3 Tr L e - Pour une analyse au MKroscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en forction de a nature de 13 prise d'essal
(A) - Traement mécanique en milleu agueux (A) - Tramement mécanique en mifley aqueux
(8) - TraRement chimique et mécanique au chioroformse (B) - Tramement chimique et mécanique au chioroforme
Technique Analytique Technique Analytique
- opie ique & Transmission (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique - Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et diffraction électronique
ebeppyidetaty ok il
ésultat : ésultat :
Fraction Analysée Techniue analytique Résultat ’ " Technique analytique & =3
(Méthode de préparation) dvanete! Eléments analytiques Fraction Analysée (Méthode de préparstion) RésuRat Varité Ements analytiques
et date d'analyse S et date danalyse d'amiante
[rem————— [reyy— pm—e = Ty ————— — pon - s
ool gio o e et o A n S mnslgiaie:e oA s potchiyey
e = e B oo i p prrasiyyie
o
(8 Acin e e ettt o s rwabmrt s s o ot i B o,
s i 2 o
vaé par : - Romain TOUIN Analyste Igeur est iférieure 3 3 yum) ont ét4 détectdes. Ces fbves oot pu étre Afférencides de fbres damiante via les
sy o o £
e . — rymsSrenp "
Fopparia iy
vaidépar:  Romain TOUIN Analysta
— e
s =it .
OTA 164 e 35 oy OTA 164 e 25 Sodx
3 rue Armand Herpin Lacro ) cofrac 3 rue Armand Herpin Lacroix cofrac
o sees " 00 REwes
Tél : 02.99.35.41.41 AR I AN — Tél : 02.99.35.41.41 Vot e =
o 29035412 o dopontie NACMRA fx 232 o deponsie IAC-NRA
e i it ooy s
I ESSAIS ESSAIS
@anL @aFEL
o e L AL
’ : 8 i s i i
RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9202 EN DATE DU 26/03/2024 RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9203 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Client : Prélevement : Client : Prélevement :
PROBAT DIAGNOSTIC Commande ITGA : TTD624-4673 PROBAT DIAGNOSTIC ‘Commande ITGA : ITD624-4673
8 alide du Buisson Echantiion ITGA : IT152403-9202 8 aliée du Busson Echantillon ITGA : [T152403-9203
91570 BIEVRES Recu au laboratokre le : 19/03/2024 91570 BIEVRES Recu au laboratoire le : 19/03/2024
Reéf. Client : s es foumies par le chent qui - +dessous. Réf. Client : par le client qut
Commande 244528 Commande 244528
Dossier client HOTEL ROTHELIN CHAROLALS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007 Dosster client HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Pans (75007
Echantition 3 - Peinture - ler étage / Bitiment 1 - Garde corps Echantillon 4 - Fibro-ciment - Toiture 1 / Bitiment 1 - Mitron - Souche 1
‘ Description ITGA | peintures multiples en faible quantité en vrac l Description ITGA |mmm/ Fibrociment qris avec fibres visibles
Préparation  Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon conformément & farmété du ler octobre 2019 Préparation  Effectuée de fagon  étre représentative de I'échantiion conformément & amété du ler octobre 2019 :
~ Pour e sy s Mrcope Ecroniqe  Tranaisin Ansycue (HETA) e ot d i o b prise st O oy g Cig S L Pl (M09 i o it i W 08 vl
T s b W S
(B) - Traitement chimique et mecanique au chioroforme Technique Anllytl.qne . ) )
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (quide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologle et critéres optiques
e dbecion - Py
Technique Analytique 5
- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morpholgie, EDX et diffraction électronique dsultat :
i o o st 40,1 % an masse. Fraction Analysée Technique analytique: Résutat & o
; (Méthode de préparation) Yanét Eléments analytiques
ésultat : et date danalyse d'amiante
Fraction Analysée Technique analytique Résuat ¢ n . e
(Node g ool dya-m‘e‘ Eléments analytiques -x:.. n spacle+ ph Chrysotie N
ol de i aionte et o e Vs o .
P Pantures multples en fable META () be 26/03/2024 Ameante non - >
quantts en vrac Nombee de peéparations : 1 ditects dosiedn1 000 (1) Pour les couches non-séperables ot identides comme tees, o prize dezmal, L
Nombre de supports danayse : 2 ) @ e s 2 b
vaidé par:  Romain TOUIN Analyste
s G
@ : ey Sors
vaiids par :  Romain TOUIN Analyste
S 10 . St ? conarvés pendant 10 ws.
sl T s =
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3 rue Armand Herpin Lacroi

o cofrac
= s ‘Accréditation n® 1-5967 —
T 34l \
Fax: 02.99.35.4142 Pt dsgntie INAC-MRA
P ar wmcotach
ESSAIS
Voseimbrance

ol )

RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9204 EN DATE DU 26/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

PROBAT DIAGNOSTIC
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Prélevement :
Commande ITGA : 1T0624-4673
Echantilon TTGA : TT152403-9204
Regu au laboratolre Je : 19/03/2024

Reéf. Client : Lo laboatore

Commande 244528
Dossier client HOTEL ROTHELIN CHAROLALS - 101 Rue de Grenee & Paris (75007
Echantillon S - Mortier bas - Tosure 1/ Bat Souche 1

Description TTGA | Matériau compact aris hétérogéne

Préparation  Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantilion conformément 3 Farrété du Ter octobre 2019 :
- Pour Lne analyse au Microscope Blectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de 1a nature de 1 prise d'essai :
(8) - Traitement meécanicue en il dquess:
(8) - Taitement chimique et mécarique au chiorclorme
Technique Analytique
- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Marphologe, EDX et diffraction électronique

3 tue Armand Herpin Lacroix

35000 RENNES ‘ (o"ut
Acrkttsion 15967

T4 2935418t

Fax: 2835102 oo

Sur wwwcofrac.fr

»

RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9205 EN DATE DU 26/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
PROBAT DIAGNOSTIC
8 alliée du Buisson

Prélevement :
Commande ITGA : IT0624-4673
Echantilion ITGA : IT152403-9205

91570 BIEVRES Regu au laboratoire le : 19/03/2024
Réf. Client: s responssble d e chent odemoun,
Commande 244528
Dosster chent HOTEL ROTHELIN CHAROLALS - 101 Rue de Grenelle 3 Paris (75007
Echantiion 6 - Mortier - Tosture 1/ Cheneau Bitiment

‘Dexnuuun e |m~emm‘m compact bee hétéroqéne

24
- Pour une analyse au Microscope Blectronique 3 fonction de
() - Tratement mécanique en milku aqueux
(8) - Tramement chimique et mécarique au chioroforme

& Pamété du ler octobre 2019 :

Technique Analytique

e e 1
RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9206 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Qs ont éé recus s aboratore,

Client : Prélévement :

PROBAT DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0624-4673
8 aliée du Buisson Echantilion ITGA : IT152403-9206
91570 BIEVRES

Recu au laboratoire fe : 19/03/2024

Reéf. Client : =

Commande 244528
Dossier chent HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle 3 Paris (75007
Echantilion 7 - Fibro ciment - Todure 1 / Mitron 2 - Souche 2

Description. TTGA Iﬂbm(lme«wsav« fbres visibles

Préparation  Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantifion conformément 3 Iarété du ler octobre 2019 :
K o (ML) : ok

pre que 3 T Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et dffraction dectronique
11 % e e 1% en mosse.
ésultat : ésultat :
Jysée T é . . Technique analytique P g "
e (m::;::: :‘:::‘1:-') et begeosd Flcments snalyinpce Fracon prairse (Méthode de préparaton) e b Eléments anahtiques
; . damiante
et date danalyse a— et date d'analyse
e ———— = ovarte ren »Peture non séparable + Matéeau vera (o) e 26172024 [e— = e res e
= = Nomee & s prink Ao 106 Pttty ki Bisiaqcirimimt prechy e .2
Nonbre de appots dambvae : 2 (,, Nombee da suppors danabe : 2 ® o3
. ’ et
Vaidé par:Romain TOUIN Anatyste - o i oo
) pour s e e 1a O
k2 ‘ "
valdé par :  Romain TOUIN Analyste
R i1 o h s SN
Do .. cofrac 3 o A e L2t cofrac
T 1 0299354101 Aoty 2 . Accradtation o 1-5967
Fax: 28 354192 [T b st o, TACNRA
g st s wewcolractt = fr icieods
l ESSAIS - ESSATS
aFEL
Qars. areL

RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9207 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D SUR UN PREL! DE MATERIAU

Ceappart

Client :

PROBAT DIAGNOSTIC
8 aliée du Buisson
91570 BIEVRES

Prélevement :

Commande TTGA : TT0624-4673
Echantilion ITGA : [T152403-9207
Regu au laboratoire le : 19/03/2024

Réf. Client: 1= responsatie des

Commande 244528

Dossier chent HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle 3 Paris (75007
€chantillon 8 - Mortier Haut - Toiture 1/ Haut Souche 2

[ Description TTGA  ( watdriau gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon & tre représentative de ['échantiion conformément & famété du 1er octobre 2019
dopti sur opne 2 Transmission :
Technique Analytique (R) - Tratement mécanique en mile aqueex
- Microscople Optique 3 Lumiére Polarisée (quide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques () Traiemment chicais o micaniuy ow ONiokomes
u % e masse.
Goultat : Technique Analytique
Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique:
Fraction Analysée Technique anaytique Résutat G s wiabiiias o 1150 o s
(Méthode de préparation) Rt 3
et date d'analyse Résultat :
P Flbrociment gris avec fibres visbies. MOLS fe 25/03/2024 Prucence de fibres Chrysatile Fraction Analysée Technique analytique RésuRat Varkté Ements analytiques
Nombre de préparations : 2 damante Sonivtn s (aéshode de préparation) d'amiante -
2 et date d'analyse
» Matiriau gns en vrac hétérogene. WETA (4) o 26/03/2024 amiante non
vaiidé par ;. Romain TOUIN Analysta B _':v;k e ditecti "“"“'m' oo
R Sopud S (1)
une vnee
@ powr
Valdé par:  Romain TOUIN Analysta
10
P et FEE i

Diagnostics : Amiante — DPE — Plomb — Termites — Carrez/Boutin — Gaz — Electricité — E.R.N.M.T.
PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES - Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2024 — Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 244528

Page : 21/27




3 rue Armand Herpin Lacrotx

cofrac 3 e Amand Herpin Lacroix ! cofrac
35000 RENNES Nocrétation v 1-9967 008 RESUED Accréitation n® 1:5967
Tél : 02.99.35.41.41 Tl : 02.99.35.41.41 ilac-MRA
Fax : 02,99.35.41.42 Portie disporible Fax: 02.99.35.41.42 Portée disponidle: =
wwwitga fr ‘sur voww cofrac.r

wowtgafr sar www.cofrac fr

" ESSATS " ESSATS
. >

¢ " ’
RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9208 EN DATE DU 26/03/2024 RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9209 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
—— abor PR w
Client : Prélevement : Client :
PROBAT DIAGNOSTIC

Prélévement :
Commande ITGA : IT0624-4673
Echantiion ITGA : 1T152403-9208

Regu au laboratoire be : 19/03/2024

Commande TTGA : TT0624-4673
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Echantiion ITGA : IT152403-9209

91570 BIEVRES Regu au laboratoire e : 19/03/2024
Réf. Client : Lo bauorn oot e et e ot REF. Client : Lo boratore et pas rosponsatle des

Commande 244528 Commande 244528

Dossier chent

HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Parss (75007

Dossier chent HOTEL ROTHELIN CHAROLATS - 101 Rue de Grenelle 3 Paris (75007
Echantillon 9 - Mortier bas - Toiture 1 / Bas Garde-corps

Echantilion 10 - Feutrine + Poussiére - ToRture 1 / Feutrine sous toture 1

Description TTGA

Peinture en faible quantité / Matériau compact blanc

Description ITGA | Matériau fibrewx marron avec poussiéres

é e & Tarmété du ter octobre 2019 : Préparation  Effectuée de fagon & étre représentative de Méchantilon conformément 3 Farété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse. Transmession s Pour une analyse au Optique. ): o adapté sur ame de MICrOSCopie:
(A) - Tratement mécanique en milleu aqueux:

(8) - Tramement chimique e¢ mécarique au chioroforme: '

() - Tramement mécanique en miley aqueux

(8) - Tramement chimique et mécanique au chioroforme:
Technique Analytique
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de | norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique Technique Analytique
3 — - Microscopie Optique & Lumire Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
ésultat : 1% on meme.
- Microscopie Eletronique & Transmission Anal es pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électroni
Fraction Anslysée Technique analytique Résulat vtk ERORgE opie ique Iytique (parties perts o delon ) : Morphol ique
(Méthode de préparation) & amiants
et date d'analyse " ésuitat
P Peinture en fable quantité non META (A) b 26/03/2024 Amiacte non - A s bidutioe Fraction Analysée Technique analytique Résultat v L "
stoamt 2 o e @ (Méthode de préparation) & :m'::e H e
Nembre de apports dansie - 2 ) esee: 100 s TR
» Matiiay fbroue mamon avec WoLP + META (A) e 26/03/2024 Amiants non -
(2 A e tevaus poussires Homtee de prépuraters itecté Ansbrte: MWA
= gy Nommbe de spgorts danalyse - 0 o)
Marpheioge | 01 | A¢ Anshse EOX).
2)Pour . o rion Gessai -
iy T s pet
Validé par s Romain TOUIN Analyste Vaiépar:  Romain TOUIN Analyste
e
DA 164 e 25 /s OTA 164w 25 Wint)
3 roe Armand Herpin Lacroix 3 e Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES. (o".‘ 35000 RENNES
Accréditation ne 1-5967 Aceréstation n 1-5967
Ta: 0299354141 T 0299354141
Fax: 0290.3541.42 Portie dsponitle Fax: 02.99.35.41.42 et doperse IACZMRA
p—— o wenwcofrac 5 sur worw.cofrac
g £55ATS o ESSATS
ar ©8FEL
Mhade inFrance MadeinFrance
» e »
RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9210 EN DATE DU 26/03/2024 RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9211 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
- [ee— n - —
Client : Prélevement : Client : Prélévement :
PROBAT DIAGNOSTIC Commande TTGA : IT0624-4673 PROBAT DIAGNOSTIC Commande ITGA : [T0624-4673
8 aiée du Buisson Echantilion ITGA : 171524039210 8 alkée du Buisson Echantson TTGA : IT152403-9211
91570 BIEVRES Requ au laboratolre le : 19/03/2024 91570 BIEVRES Regu au laboratowe le : 19/03/2024
Réf. Client : e ches REf, Client : Lo haxewtoke niest pas responsable dus ou
Commande 244528 Commande 244528
Dosster client HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007 Dossier client HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Parts (75007
Echantilion 11 - Peinture + Enduit - 1er étage / Bitiment 2 - Garde-corps fenétre 1 Echantilon 12 - Peinture - 1er étage / B3timent 2 - B3t fendtre 2
1 Descxiption - TTGA' Jpemns multiples / Endult gris en faible quantité en vrac J [ Description: ITGA ]vmmres multiples en faible quantité en vrac
Préparation  Effectuée de fagon de I & Pamété du 1er octobre 2019 Préparation  Effectuée de fagon b étre représentative de féchantilon conformeément 3 farr&té du 1er octobre 2019
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(8) - Traitement chimique et mécanique au chioroforme
Technique Analytique

Technique Analytique
- Microscopee Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
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RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9212 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rappurt a4 aborataire,
Client : Prélevement :

PROBAT DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0624-4673

8 allée du Buisson Echantiion ITGA : IT152403-9212
91570 BIEVRES Requ au laboratoire le : 19/03/2024
REF. Client : L= isbustore nest pes respormable chdeszaus.
Commande 244528

Dossier client HOTEL ROTHELIN CHARDLAIS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007

Echantillon 13 - Joint - ler étage / Bétment 2 - Fenétre 2

Description TTGA

Peinture / Matéiau soupe Incolore en faible quantics ‘

Préparation  Effectuée de faon 4 &tre représentative de Féchantilon conformément & Famété du 1er octobre 2019 ;
Pous une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fanction de la nature de la prise dessal :
(A) - Traitsment mécarique en M auetc
(2) - Trattoment chimique et mécanicue au chiorcforme

Technique Analytique

- Microscopie Electionique b Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) ; Morphologie, EDX et difraction électronique
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RAPPORT D'ESSAI N° IT152403-9213 EN DATE DU 26/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce ragport ek qulhs ont .
Client : Prélevement :

PROBAT DIAGNOSTIC

8 aliée du Bulsson
91570 BIEVRES

Lacasditon be COFRAC

Commande ITGA : IT0624-4673
Echantillon [TGA : 171524039213
Regu au laboratoire le : 19/03/2024

REF. Client :  Le laboratore rest pes responsabie des donewtes fourmies por ke chent qul sont smplement retranscrites ch-dessoun.
Commande 244528
Dossier dlient HOTEL ROTHELIN CHAROLAIS - 101 Rue de Grenelle & Paris (75007
Echantiion 14 - Ciment + Pierre - ler étage/Toiture / Rive de toiture

‘ Oemiption TTGA, Imm'mu aris en vrac hétérogéne / Matériau beige en viac

Préparation  Effectuée de fagon & étre représentative de Iéchantilon conformément 3 ['arrété du ler
- Pour une analyse au Microscope Electronique 4 Tr o
() - Traitement mecanique en mibea aquesx
(8) - Traitement chimique et mécanique 3u chioroforme:

octobre 2019 ©

Technique Analytique

- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
-

201% anmase.
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10.4 Photographies

[ 1 S
P002 Batiment 1 -
Scellement Garde
Corps Mortier
scellement

P001 Béatiment 1
— Fenétre Joint
fenétre

P003 Batiment 1 -
Garde Corps
Peinture enduit

aafitaan

-

P004 Batiment 1 -
Mitron - Souche 1
Mitron Fibro-ciment

P005 Batiment 1
Souche 1 Mortier bas

P006
Cheneau
Batiment 1
Mortier
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P0O07 Batiment 1
Mitron 2 -Souche 2
Fibro-ciment

P008 Batiment 1
Haut Souche 2
Mortier haut

P009
Batiment 1
Bas Garde-
corps Mortier
bas

P010 Batiment 1
Feutrine sous
toiture 1 Feutrine +
Poussieres

P011 Batiment 2 -

A
| Garde-corps
= fenétre 1 Peinture

+ Enduit

P012 Batiment 2 -
Bati fenétre 2
Peinture + Enduit
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P013 Batiment 2
- Fenétre 2 Joint
fenétre

P014 Rive bordure de toitur
Ciment + Pierre
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12. Accusé de réception

(a compléter, signer et a nous retourner des réception de votre rapport de repérage amiante a PROBAT
DIAGNOSTIC)

Je soussigné SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET
FINANCIERS propriétaire d’un bien immobilier situé & Hb6tel Rothelin Charolais 99-101, Rue de Grenelle 75007
PARIS 7E ARRONDISSEMENT accuse bonne réception le 07/04/2024 du rapport de repérage amiante provenant
de la société PROBAT DIAGNOSTIC (mission effectuée le 07/04/2024).

J’ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Nom et prénom :
Faita: Le:
Signature (précédée de la mention « Lu et approuve »).
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