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St Quentin Fallavier, le 07.11.2019

N° d'échantillon 19-175989-29 19-175989-30 19-176989-31 19-176989-32
Désignation d'échantilion Unité C17 couche 1 S$C18 couche 1 C19 couche 1 C20 couche 1

Recherche d'amiante
Analyste J. Dubuisson Y. Bako J. Dubuisson J. Dubuisson

Sarégat denronss Agregalinl@nrores Agrarat teniskiss

Matrice Biston iotagrenualz  horsgrandlstz hoefsisranilats

matériau

granuleux Matériaux Matériaux Matériaux
Apparence dur+cailloux bitumineux dur bitumineux dur bitumineux dur
Couleur gris. noir neir nolr
Nombre de préparations ] 1 1 1
Amiante <LD <LD LD <LD
Type de fibre détectée <LD <LD <LD <LD

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtaléne mo/ka MB <0,6 <05 <05 <05
Acénaphtyléne ma/kg MB <05 <0,5 <0,5 <0,5
Acénaphténe mafka MB: <05 <0,5: <0.5 <0,5
Fluoréne mg/kg MB <0.5 <0.5 <0.5 <05
Phénanthréne mglkg MB <05 <0,5' <056 <05
Anthracéne mglkg MB <0,5 <05 <05 <05
Fiuoranthene malka MB. 0,6 <06 Gl =05
Pyréne mglkg MB <0,5 <0,5 0.79 <0.5
Benzo(a)anihracene mo/ka MB <05 =05, <0,5 <05
Chryséne mglkg MB <0,5 <0,5 <05 <0,5
Benzo(b)fluoranthéns FIGiE e <06 <0.56 067 <0.5
Benzo(k)fluaranthéne myg/kg MB <05 <0.,5 <05 20,5
Benzola)pyrene mglkg MB <05 =05 <05 <0.5
Dibenzo(ah)anthracéne mglkg MB <0,5 <0.,5 <0.5 <05
Benzo(ghlpéryléne malka ME, <05 =06 <05 <05
Indéno(123-cd)pyréne mg/kg MB <05 <05 <0,5 <0.5
Somme des HAP ma/kg B T ez 20 T
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St Quentin Fallavier, le 07.11.2019
N° d’échantillon 19-175989-33 19-175989-34 19-175989-36 19-175989-36
Désignation d'échantillon Unité C21 couche1 SC22couche1 CJ23 couche 1 CJ23 joint
Recherche d'amiante
Analyste J. Dubuisson J. Dubuisson J. Dubuisson J. Dupuisson
Aorégatclenaiss Agragatdleniates traternau de.
Matrice Norsiaranc/ata hors granilais Béton oanslustion
matériau
Matériaux Matériaux granuleux matériau
Apparence bitumineux dur bitumineux dur dur+cailloux bitumineux moue
Coulsur noir noir aris nair
Nombre de préparaticns 1 1 1 1
Amjante <LD <L.D <LD! <LD!
Type de fibre détectée <LD <LD <LD <LD
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalene _mglkg ME" <0.5 <0.5 <05
Acénaphtyléne mglkg MB <0,5 <0,5 1,5
Acénaghiéne molkg MB <0.6 <05 16
Fluoréne mg/kg MB <0,5 <0,5 0.82
‘Phénanthrene malka MB. <056 <05 99
Anthracéne mglkg MB <05 <0,5 3.8
Fluoranthane Ma/kgMB. <05 <05 180
Pyréne mglkg MB <05 <05 180
Benzo(ajanthracéne malkg MB* <05 <05/ 75!
Chryséne mafkg MB <05 <0,5 110
Benzo(bjfluotanthéne mg/kg MB. <05 <05 180
Benzo(k)luoranthéne mg/kg MB <05 <0,5 46
Benzo(a)pyréne mg/kg MB. <06 <06 89
Dibenza(ah)anthracéne mg/kg MB <05 <05 <13
Benzo(ghiperylene. mo/kg ME’ <05 <05 52
Indéno{123-cd)pyréne mafkg MB <05 <0,5 58
Somme des HAP malkg MB A o= 9976
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St Quentin Fallavier, le 07.11.2019

N° d'échantillon 19-175989-41 19-176989-42 19-175989-43 19-175989-44
Désignation d‘échantillon Unité C26 couche 1 C26 couche 2 C26 couche 3 C27 couche 1

Recherche d'amiante

Analyste J. Dubuisson J. Dubuisson J. Dubuisson J. Dubuisson

Agiegat denopss Agrcsat denabés Agreget denrolns Agegatdient ks

Matrice Iars:greniilats hersgranulais tiarsgrareiats:  hersgranalats
Mateériaux Matériaux Materiaux Matériaux

Apparence bitumineux dur  bitumineux dur  bitumineux dur  bitumineux dur

Coulsurn noir noir. noin noir

Nombre de préparations 1 1 1_ 1

Amiants <LD: LD <LD =<LD

Type de fibre délectée <LD <LD <LD <LD

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtaléne fgkgiMe <0.5 <50 <0,5 <05
Acénaphtyléne maikg MB <0.,5 <50 <0,5 <0,5
Acenaphténe mg/kg MB <0;5 150 <05 <05
Fluoréne mafkg ME <0,5 130 <0,5 <0.5
_[Phenanthrane malkg MB 051 1300 <05 <05
Anthracéne mglkg MB <05 330 <0,5 <0,5
Fluoranthene malkg MB 2.5 2000 1.2 1.3

Pyrene m-gfkg MB 21 1600 1.5 0,96
Benzo(a)anthracéne: malkg MB 11 910 0,86 <05
Chryséne mg/kg MB 1.0 790 0,71 <0,52
Benzo{b)fluoranthene mglkg MB L] 720 2,0 <0,56
Benzo(kMuaranthéne malkg MB <0.5 310 0,58 <0,5
Benzo(a)pyrene mgrkg MB 0,7 470 1.5 <0,5
Dibenzo(ah)anlhracéne mglkg MB <0,5 <80 <0,5 <0,5
Benzo(ghliperyléne. mgIKg MB <06 250, 14 <0,5
Indéno(123-cd)pyréna ma/kg MB <05 270 1.1 <0,5
Somme des HAP mg/kg MB 9.0 9200 10,9 23
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St Quentin Fallavier, le 07.11.2019

Informations sur les échantillons

N° d'échantilion :
Date de réception :
Désignation :

Type d'échantilion :

Date de prélevement :
Récipient :

Température a réception (C°)
Début des analyses :

Fin des analyses :

N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :

Type d'échantillon :

Date de prélévement :
Reécipient :

Température a réception (C°)
Début des analyses :

Fin des analyses :

N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :

Type d'échantilion :

Date de prélevement :
Récipient :

Température a réception (C°)
Début des analyses :

Fin des analyses :

N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :

Type d'échantillon :

Date de prélévement :
Récipient :

Température a réception (C°) :

Début des analyses :
Fin des analyses :

N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :

Type d'échantilion :

Date de prélévement :
Récipient :

Température a réception (C°):

Début des analyses :
Fin des analyses :

19-175989-26
18.10.2019
C15 couche 3

Agrégat d'enrobé

tube

17.5
21.10.2019
29.10.2019

19-175989-31
18.10.2019
C19 couche 1

Agrégat d'enrobé

tube

17.5
21.10.2019
29.10.2019

19-175989-36
18.10.2019
CJ23 joint

Agrégat d'enrobé

tube

17,5
22.10.2019
29.10.2019

19-175989-41
18.10.2019
C26 couche 1

Agrégat d'enrobé

tube

17.5
22.10.2019
29.10.2019

19-175989-46
18.10.2019
C28 couche 2

Agrégat d'enrobé

tube

17,5
22.10.2019
25.10.2019

19-175989-27
18.10.2019
C16 couche 1

19-175989-28
18.10.2019
C16 couche 2

Agrégat d'enrobé  Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17,5
21.10.2019 21.10.2019
29.10.2019 25.10.2019

19-175989-32
18.10.2019
C20 couche 1

19-175989-33
18.10.2019
C21 couche 1

Agrégat d'enrobé  Agrégat d'enrobé
tube tube
17.5 17,5
21.10.2019 22.10.2019
29.10 2019 29.10.2019

19-175989-37
18.10.2019
C24 couche 1

19-175989-38
18.10.2019
C24 couche 2

Agrégat d'enrobé  Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17,5
22.10.2019 22.10.2018
29.10.2019 2510.2019

19-175989-42
18.10.2019
C26 couche 2

19-175989-43
18.10.2019
C26 couche 3

Agrégat d'enrobé Agrégat d’enrobé
tube tube
17,5 17,5
22.10.2019 22.10.2019
29.10 2019 29.10.2019

19-175989-47
18.10.2019
C29 couche 1

19-175989-48
18.10.2019
SC30 couche 1

Agrégat d'enrobé  Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17,5
22.10.2019 21.10,2019
25.10.2019 29.10.2019
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19-175989-29
18.10.2018
C17 couche 1

19-175989-30
18.10.2019
SC18 couche 1

Agrégat d'enrobé  Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17,5
21.10.2019 21.10.2019
29.10.2018 06.11.2019

19-175989-34
18.10.2019
8C22 couche 1

19-175989-35
18.10.2019
CJ23 couche 1

Agrégat d'enrobé Agrégat d'enrobé
tube tube
17.5 17,5
22.10.2019 22.10.2019
29.10.2019 25.10.2019

19-175989-39
18.10.2019
C25 couche 1

19-175969-40
18.10.2019
C25 couche 2

Agrégat d'enrobé Agrégat d'enrobé
tube tube
17.5 17.5
22,10.2019 22.10.2019
29,10 2019 25.10.2019

19-175989-44
18.10.2019
€27 couche 1

19-175989-45
18.10.2019
C28 couche 1

Agrégat d'enrobé Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17.5
22.10.2019 22.10.2019
29.10.2019 29.10.2019

19-175989-49
18.10.20189
SC30 couche 2

19-175989-50
18.10 2019
C31 couche 1

Agrégat d'enrobé Agrégat d'enrobé
tube tube
17,5 17,5
21.10.2019 21.10.2019
29.10.2019 29.10.2019


j.marolleau
Texte surligné 

j.marolleau
Texte surligné 

j.marolleau
Texte surligné 


