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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant démolition
(Listes C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

d P Amiante

Numéro de dossier :  PEIS1[TETPTiTE 0]
Date du repérage : 26/04/2022
Remis au propriétaire : 02/07/2024

Références réglementaires et normatives

Textes La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrétés
réglementaires du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles L.271-4 a L.271-6 du code de la

construction et de I’'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6
et I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
utilisée(s) immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue ....covvveviieinnnnn, Ancien collége Monplaisir
14 Rue Jacques Callot
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:
Code postal, ville :..54500 VANDo=uvre LES NANCY

Périmétre de repérage : | ciiiiriireeenn Ensemble du batiment

Type de logement :

Fonction principale dubatiment: | ... Enseignements : Primaire/Secondaire
Date de construction : avant 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom...... DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE
Adresse................. Direction de I'Immobilier

Gestion administrative et Financiére

48 Esplanade Jacques Baudot

CO 90019
54035 NANCY Cedex
Le commanditaire Nom et prénom...... CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 - Mr Alexandro Sirigu
Adresse................. 48 esplanade Jacques-Baudot
CO 90019

54034 NANCY Cedex

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé Obtention : 07/01/2022

au repérage . Opérateur de WEZCERT 13 rue de Echéance : 06/01/2024
--------------------------- MONFORT Nicolas repérage Saintignon 57100 N° de certification : C019-

Personne(s) THIONVILLE
signataire(s) autorisant SE12-2016

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : INGEDIAG (Numéro SIRET : 508.576.659.00058)
Adresse : 11, rue Bois le Duc, 54500 Vandceuvre-Les-Nancy

Désignation de la compagnie d'assurance : MSIG

Numeéro de police et date de validité : F210.19.1503 / 31/12/2024

Le rapport de repérage
Date d’émission du rapport de repérage : 02/07/2024, remis au propriétaire le 02/07/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 282 pages

-
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Repérage Amiante - Demolition 2 Amiante

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire :

Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite (1er étage - Salle de classe 6)
pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite (2éme étage - Salle de classe 11)
pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

Conduit en fibres-ciment (Rez de chaussée - Salle 6) pour lequel il est recommandé de
réaliser une évaluation périodique. *

Peinture non séparable matériau bitumineux noir (Sous-Sol - Dégagement ; Sous-Sol - VS
1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol - VS 3; Sous-Sol - VS 4; Sous-Sol - VS 6; Sous-Sol - VS 7) pour
lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol - Sous-escalier) pour lequel il est recommandé de
réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Salle de
classe 8)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Salle de
classe 9)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Salle de
classe 10)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Salle de
classe 11)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Salle de
classe 12)

REMARQUE : la présence d’amiante initialement repérée dans l'isolant du faux plafond du
premier étage n’a pas été confirmée par la deuxiéme campagne de prélévement, de fait,
I'isolant posé dans les plénums ne contient pas d’amiante. Le résultat initial est soit du
fait d’'une pollution du matériau soit d’'une erreur d’analyse du laboratoire.

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de chaussée - Salle 1)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - San 1)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - San 2)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - Wc 1)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - Wc 2)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Dégagement 2)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Salle 2)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Salle 3)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Salle 4)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
Salle 5)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - Dégagement 3)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - Dégagement 4)

Enduit sur poutre (Rez de chaussée - Wc 3)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - San 3)

Panneaux et plaques (Rez de chaussée - Wc 3)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
WC Gargons)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée -
WC Filles)
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Local 2)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage -
Dégagement 1)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1ler étage - Salle de
classe 3)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (ler étage - Salle de
classe 4)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (ler étage - Salle de
classe 5)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1ler étage - San; ler
étage - WC)

Panneaux et plaques (1ler étage - Local 1)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (2éme étage -
Dégagement 1)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (2éme étage -
Dégagement 2)

Murs carreaux de platre (2éme étage - Salle de classe 1)

Murs carreaux de platre (2éme étage - Salle de classe 2)

Murs carreaux de platre (2éme étage - Salle de classe 3)

Murs carreaux de platre (2éme étage - Salle de classe 4)

Murs carreaux de platre (2éme étage - Dépot 2)

Dalle de sol (2eme étage - Salle de classe 2)

Panneaux et plaques (2éme étage - Salle de classe 10)

Panneaux et plaques (2éme étage - Salle de classe 11)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - Cage
d'escalier 1)

Colle (faience, pate de verre, carrelage) (Extérieur - Facade)

Plaques de fibralith (Parties extérieures)

Carton (Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - VS 1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol - VS 3; Sous-
Sol - VS 6; Sous-Sol - VS 7)

[Met] Couche bitumineuse noire (Rez de chaussée - Local stockage)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (Rez de chaussée - Local stockage)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 12)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 12)

[Met] Couche bitumineuse noire (1ler étage - Salle de classe 11)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 11)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 10)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 10)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 9)

[Molp] Matériau fibreux jaune (ler étage - Salle de classe 9)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 8)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 8)

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (ler étage - San)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1er étage - WC)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (1ler étage - Bureau)
[Molp] Matériau fibreux jaune (1ler étage - Salle de classe 7)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Salle de classe 7)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 6)

[Met] Matériau fibreux beige avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 6)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Cage d'escalier 2)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Cage d'escalier 2)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Salle de classe 1)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 1)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Salle de classe 2)

[Molp] Matériau fibreux jaune (1ler étage - Salle de classe 2)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Salle de classe 3)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 3)

[Met] Couche bitumineuse noire (1er étage - Salle de classe 4)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Salle de classe 4)

[Molp] Matériau fibreux jaune en faible quantité (1er étage - Salle de classe 5)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Salle de classe 5)

[Met] Couche bitumineuse noire (1ler étage - Local 2)

[Molp] Matériau fibreux jaune (1ler étage - Local 2)

[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Dégagement 1)

[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres (ler étage - Dégagement 1)
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[Met] Couche bitumineuse noire (ler étage - Dégagement 2)
[Molp] Matériau fibreux jaune (ler étage - Dégagement 2)

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce
rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne

pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.

RAPPEL : en cas de détection au cours de la démolition de matériaux douteux non répertoriés dans ce rapport, le donneur
d’ordre se doit de demander a I'opérateur de repérage les analyses complémentaires indispensables a la
poursuite des travaux. L'opérateur de repérage réalisera alors dans les plus brefs délais une analyse et un
rapport complémentaire qu'il joindra a son rapport initial.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’absence d’amiante :

Localisation

Rez de chaussée - Local avec porte métallique a droite en
entrant

‘ Parties du local

Tous

Raison

Absence de clé et risque de trop grande
détérioration en cas de forcage du fait d'une
huisserie métallique vissée dans cloison fine

Extérieur - Fagade pignon nord

Eléments sous isolatin extérieure

Investigation approfondie trop destructive qui
entrainerant une détérioration irrémédiable de
I'isolation extérieure

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations
approfondies doivent étre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations
réglementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 a R.1334-18 du Code de la
Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de I'article 3 de l'arrété du 12
Décembre 2012 (Listes "A" et "B")

Version du dossier :

Révision Date ‘ Objet
Version initiale 26/04/2022 Etablissement du Dossier Technique
Complément 02/07/2024 Levée de doute sur les isolants en plénum

Local RDC ( sol/plinthes/mur/plafond )
Facades/pignons Nord et Sud : ITE

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise

Adresse

...... Institut technique des gaz et de I'air (ITGA)
RUE DE LA TERRE ADELIE 35768 Saint-Grégoire

1-5967 REV 12
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Repérage Amiante - Démolition a

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de I'immeuble bati, ou de la partie d‘immeuble bati, décrit en page de couverture du
présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits
contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I|'amiante avant
démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I’'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, I'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante
dans I'immeuble a démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de ’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017
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 Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction

Plaques ondulées

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plaques en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de toitures

Panneaux sandwichs

Rivets

Faitages

Closoirs

Plaques

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Murs et cloisons

Eléments fibres-ciment

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Cloisons légéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Plafonds

Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la facade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plaques de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment
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Conduits de vapeur, fumée,
échappement
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Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Portes et cloisons paliéres

Condauit fibres-ciment

Portes palieres

Cloisons paliéres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogénes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Fours, étuves, tuyauteries...

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 (liste non exhaustive)

et étanchéités

1- Couvertures, Toitures, Terrasses

Plaques ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux fagades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons palieres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogeénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées
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Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

/=~
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

Sur demande ou sur information

Néant -

(Description)

3.2.6 Le périmétre de repéraqge effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Etendu de la démolition :
Néant

Liste des piéces visitées
Rez de chaussée - Dégagement 1,
Rez de chaussée - Salle 1,
Rez de chaussée - San 1,
Rez de chaussée - San 2,
Rez de chaussée - Wc 1,
Rez de chaussée - Wc 2,
Rez de chaussée - Sous-escalier 1,
Rez de chaussée - Cage d'escalier 1,
Rez de chaussée - Cage d'escalier 2,
Rez de chaussée - Sous-escalier 2,
Rez de chaussée - Dégagement 2,
Rez de chaussée - Dégagement 3,
Rez de chaussée - Dégagement 4,
Rez de chaussée - San 3,
Rez de chaussée - Wc 3,
Rez de chaussée - Salle 2,
Rez de chaussée - Salle 3,
Rez de chaussée - Salle 4,
Rez de chaussée - Salle 5,
Rez de chaussée - Salle 6,
Rez de chaussée - WC Gargons,
Rez de chaussée - WC Filles,
ler étage - Salle de classe 1,
ler étage - Salle de classe 2,
ler étage - Salle de classe 3,
ler étage - Salle de classe 4,
ler étage - Salle de classe 5,
ler étage - Local 1,
ler étage - Local 2,
ler étage - Cage d'escalier 1,
ler étage - Cage d'escalier 2,
ler étage - Salle de classe 6,
ler étage - Salle de classe 7,
ler étage - Salle de classe 8,
ler étage - Salle de classe 9,
ler étage - Salle de classe 10,
ler étage - Salle de classe 11,

Localisation

ler étage - Salle de classe 12,
ler étage - San,

ler étage - WC,

ler étage - Bureau,

ler étage - Dégagement 1,

ler étage - Dégagement 2,
2éme étage - Cage d'escalier 1,
2éme étage - Cage d'escalier 2,
2éme étage - Local 1,

2éme étage - Salle de classe 1,
2éme étage - Salle de classe 2,
2éme étage - Salle de classe 3,
2éme étage - Salle de classe 4,
2éme étage - Salle de classe 5,
2éme étage - Salle de classe 6,
2éme étage - Salle de classe 7,
2éme étage - Salle de classe 8,
2éme étage - Salle de classe 9,
2éme étage - Salle de classe 10,

2éme étage - Salle de classe 11,
2éme étage - Dépot 1,

2éme étage - Dépot 2,

2éme étage - Dégagement 1,
2éme étage - Dégagement 2,
Extérieur - Facade,

Extérieur - Toiture,

Sous-Sol - Escalier,

Sous-Sol - Sous-escalier,
Sous-Sol - Loc.transformateur,
Sous-Sol - Dégagement,
Sous-Sol - VS 1,

Sous-Sol - VS 2,

Sous-Sol - VS 3,

Sous-Sol - VS 4,

Sous-Sol - VS 5,

Sous-Sol - VS 6,

Sous-Sol - VS 7,

Rez de chaussée - Local stockage

Description

Néant -

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de lI'analyse documentaire

Documents remis

Documents demandés

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés
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Documents demandés Documents remis

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :  17/02/2022

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 26/04/2022

Heure d’arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 08 h 00

Personne en charge d’accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(it 2017.
Observations Oui Non Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
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Localisation

 Repérage Amiante - Démolition

Conclusion (justification)

Commentaires

Rez de chaussée - Dégagement 1;
Rez de chaussée - Salle 1

Identifiant: ZPSO-008

Réf. échantillon: PO09

Réf. laboratoire: 1T112205-8126

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - San 1

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - San 2

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Wc 1

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Wc 2

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: PO19

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Dégagement 2

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Salle 2

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: IT112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Salle 3

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: IT112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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Rez de chaussée - Salle 4

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Commentaires

Rez de chaussée - Salle 5

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Dégagement 3

Identifiant: ZPSO-042

Réf. échantillon: P058

Réf. laboratoire: 1T112205-8667

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Dégagement 4

Identifiant: ZPSO-042

Réf. échantillon: P058

Réf. laboratoire: 1T112205-8667

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Wc 3

Identifiant: ZPSO-051

Réf. échantillon: P069

Réf. laboratoire: IT112205-8678

Description: Enduit sur poutre

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Poutres et charpentes

Partie a sonder: Enduit a base de ciment projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - San 3

Identifiant: ZPSO-052

Réf. échantillon: P070

Réf. laboratoire: 1T112205-8679

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Wc 3

Identifiant: ZPSO-052

Réf. échantillon: P070

Réf. laboratoire: 1T112205-8679

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - WC Gargons

Identifiant: ZPSO-072

Réf. échantillon: P101

Réf. laboratoire: IT112205-8756

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - WC Filles

Identifiant: ZPSO-087

Réf. échantillon: P122

Réf. laboratoire: 1T112205-8777

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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ler étage - Local 2

Identifiant: ZPSO-109

Réf. échantillon: P152

Réf. laboratoire: 1T112205-8906

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Commentaires

ler étage - Dégagement 1

Identifiant: ZPSO-110

Réf. échantillon: P153

Réf. laboratoire: 1T112205-8907

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 8

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: IT112205-8935

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Localisation sur croquis: ZPSO-118

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 9

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 10

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: IT112205-8935

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 11

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: IT112205-8935

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 12

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: IT112205-8935

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 3

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: IT112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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ler étage - Salle de classe 4

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: 1T112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Commentaires

ler étage - Salle de classe 5

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: 1T112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

ler étage - San; ler étage - WC

Identifiant: ZPSO-147

Réf. échantillon: P216

Réf. laboratoire: IT112205-9102

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 6

Identifiant: ZPSO-161

Réf. échantillon: P235

Réf. laboratoire: 1T112205-9121

Description: Panneaux, plaques en fibres-ciment de
vantail, bakelite

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme,
isothermiques, frigorifiques

Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-ciment de
vantail, bakelite

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Localisation sur croguis: ZPSO-161

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Local 1

Identifiant: ZPSO-170

Réf. échantillon: P244

Réf. laboratoire: 1T112205-9130

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - Dégagement 1

Identifiant: ZPSO-181

Réf. échantillon: P262

Réf. laboratoire: 1T112205-9214

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

2éme étage - Dégagement 2

Identifiant: ZPSO-181

Réf. échantillon: P262

Réf. laboratoire: IT112205-9214

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

2éme étage - Salle de classe 1

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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2éme étage - Salle de classe 2

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Commentaires

2éme étage - Salle de classe 3

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - Salle de classe 4

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - Dépot 2

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

2eme étage - Salle de classe 2

Identifiant: ZPSO-194

Réf. échantillon: P281

Réf. laboratoire: IT112205-9233

Description: Dalle de sol

Composant de la construction: 5 - Planchers et
planchers techniques - Revétements de sols
Partie a sonder: Dalle de sol

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - Salle de classe 10

Identifiant: ZPSO-217

Réf. échantillon: P313

Réf. laboratoire: 1T112205-9518

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - Salle de classe 11

Identifiant: ZPSO-217

Réf. échantillon: P313

Réf. laboratoire: 1T112205-9518

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO-218

Réf. échantillon: P314

Réf. laboratoire: IT112205-9519

Description: Panneaux, plaques en fibres-ciment de
vantail, bakelite

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme,
isothermiques, frigorifiques

Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-ciment de
vantail, bakelite

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Localisation sur croguis: ZPSO-218

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Cage d'escalier 1

Identifiant: ZPSO-219-isolant escalier

Réf. échantillon: P322

Réf. laboratoire: IT112205-9527

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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Rez de chaussée - Salle 6

Identifiant: ZPSO-224

Réf. échantillon: P339

Réf. laboratoire: 1T112205-9544

Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croguis: ZPSO-224

Sondage: Visuel

d P Amiante

Conclusion (just

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Commentaires

Extérieur - Fagade

Identifiant: ZPSO-235
Echantillon:

P356, réf. labo.: IT112205-9676

P357, réf. labo.: IT112205-9677
Description: Colle (faience, pate de verre, carrelage)
Composant de la construction: 2 - Parois verticales
extérieures et Fagades - Fagades lourdes y compris
poteaux
Partie a sonder: Colle (faience, pate de verre,
carrelage)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apreés analyse en
laboratoire)

Parties extérieures

Identifiant: ZPSO-239

Réf. échantillon: P364

Réf. laboratoire: IT112205-9684

Description: Plaques de fibralith

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol -
VS 1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol -
VS 3; Sous-Sol - VS 6; Sous-Sol -
VS 7

Identifiant: ZPSO-242

Réf. échantillon: P368

Réf. laboratoire: IT112205-9708

Description: Carton

Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie a sonder: Enveloppe (bande tissée enduite ou
non)

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol -
VS 1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol -
VS 3; Sous-Sol - VS 4; Sous-Sol -
VS 6; Sous-Sol - VS 7

Identifiant: ZPSO-242-2

Réf. échantillon: P368-2

Réf. laboratoire: 1T112205-9708

Description: Peinture non séparable matériau
bitumineux noir

Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie a sonder: Enveloppe (bande tissée enduite ou
non)

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croquis: ZPSO-242-2

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Sous-Sol - Sous-escalier

Identifiant: ZPSO-243

Réf. échantillon: P369

Réf. laboratoire: 1T112205-9710

Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croguis: ZPS0O-243

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Local stockage

Identifiant: ZPSO

echantillon: P375

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P375-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 12

Identifiant: ZPSO

echantillon: P377

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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Identifiant: ZPSO

echantillon: P377-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Commentaires

ler étage - Salle de classe 11

Identifiant: ZPSO

echantillon: P378

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P378-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 10

Identifiant: ZPSO

echantillon: P379

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P379-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 9

Identifiant: ZPSO

echantillon: P380

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P380-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 8

Identifiant: ZPSO

echantillon: P381

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P381-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - San

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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ler étage - WC

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Commentaires

ler étage - Bureau

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 7

Identifiant: ZPSO

echantillon: P383

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P383-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 6

Identifiant: ZPSO

echantillon: P384

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P384-2

Description: [Met] Matériau fibreux beige avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Cage d'escalier 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P385

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P385-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 1

Identifiant: ZPSO

echantillon: P387

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P387-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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ler étage - Salle de classe 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P388

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

d P Amiante

Conclusion (just

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Commentaires

Identifiant: ZPSO

echantillon: P388-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 3

Identifiant: ZPSO

echantillon: P389

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P389-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 4

Identifiant: ZPSO

echantillon: P390

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P390-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Salle de classe 5

Identifiant: ZPSO

echantillon: P391

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune en faible
quantité

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P391-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Local 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P392

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P392-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ler étage - Dégagement 1

Identifiant: ZPSO

echantillon: P394

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Identifiant: ZPSO

echantillon: P394-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Conclusion (just

a

Commentaires

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ler étage - Dégagement 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P395

Description: [Met] Couche bitumineuse noire
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus
du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Identifiant: ZPSO

echantillon: P395-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Localisation

ler étage - Salle de classe 8

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Identifiant + Description

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-
dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et
faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Localisation sur croguis: ZPSO-118
Sondage: Visuel

Conclusion
(justification)

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Etat de conservation et préconisations

Souligne_**

1l faut faire réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation des .

ler étage - Salle de classe 9

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-
dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et
faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Souligne_**

1l faut faire réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation des .

ler étage - Salle de classe
10

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-
dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et
faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Souligne_**

1l faut faire réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation des .

ler étage - Salle de classe
11

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-
dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et
faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Souligne_**

1l faut faire réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation des .

ler étage - Salle de classe
12

Identifiant: ZPSO-118

Réf. échantillon: P168

Réf. laboratoire: 1T112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-
dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et
faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Souligne_**

1l faut faire réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation des .
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Identifiant + Descripti

d P Amiante

ervation et préconisations

ler étage - Salle de classe 6

Identifiant: ZPSO-161

Réf. échantillon: P235

Réf. laboratoire: 1T112205-9121
Description: Panneaux, plaques en fibres-
ciment de vantail, bakelite

Composant de la construction: 3 - Parois
verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-
flamme, isothermiques, frigorifiques

Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-
ciment de vantail, bakelite

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croguis: ZPSO-161
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Résultat Ep**

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.

2éme étage - Salle de
classe 11

Identifiant: ZPSO-218

Réf. échantillon: P314

Réf. laboratoire: 1T112205-9519
Description: Panneaux, plaques en fibres-
ciment de vantail, bakelite

Composant de la construction: 3 - Parois
verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-
flamme, isothermiques, frigorifiques

Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-
ciment de vantail, bakelite

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croguis: ZPSO-218
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Résultat EP**

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.

Rez de chaussée - Salle 6

Identifiant: ZPSO-224

Réf. échantillon: P339

Réf. laboratoire: 1T112205-9544

Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croquis: ZPSO-224

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Résultat EP**

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.

Sous-Sol - Dégagement;
Sous-Sol - VS 1; Sous-Sol -
VS 2; Sous-Sol - VS 3;
Sous-Sol - VS 4; Sous-Sol -
VS 6; Sous-Sol - VS 7

Identifiant: ZPSO-242-2

Réf. échantillon: P368-2

Réf. laboratoire: 1T112205-9708

Description: Peinture non séparable matériau
bitumineux noir

Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

Partie a sonder: Enveloppe (bande tissée
enduite ou non)

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croquis: ZPSO-242-2
Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Résultat EP**

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.

Sous-Sol - Sous-escalier

Identifiant: ZPSO-243

Réf. échantillon: P369

Réf. laboratoire: 1T112205-9710

Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croquis: ZPSO-243

Sondage: Visuel

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Résultat Ep**

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de
chaussée - Salle 1

Identifiant: ZPSO-008
Réf. échantillon: P009
Réf. laboratoire: IT112205-8126

Identifiant + Description

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel
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Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Rez de chaussée - San 1

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-015

Réf. échantillon: P019

Réf. laboratoire: 1T112205-8136

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Rez de chaussée - San 2

Rez de chaussée - Wc 1

Rez de chaussée - Wc 2

Rez de chaussée - Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Dégagement 2 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-029

Réf. échantillon: P041

Réf. laboratoire: 1T112205-8160

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-042

Réf. échantillon: P058

Réf. laboratoire: 1T112205-8667

Rez de chaussée - Salle 2

Rez de chaussée - Salle 3

Rez de chaussée - Salle 4

Rez de chaussée - Salle 5

Rez de chaussée - Description: Panneaux et plaques
Dégagement 3 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-042

Réf. échantillon: PO58

Réf. laboratoire: 1T112205-8667

Rez de chaussée - Description: Panneaux et plaques
Dégagement 4 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

Identifiant: ZPSO-051

Réf. échantillon: PO69

Réf. laboratoire: 1T112205-8678

Description: Enduit sur poutre

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes

Rez de chaussée - Wc 3

Partie a sonder: Enduit a base de ciment projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-052

Réf. échantillon: P070

Réf. laboratoire: 1T112205-8679

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-052

Réf. échantillon: PO70

Réf. laboratoire: 1T112205-8679

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-072

Réf. échantillon: P101

Réf. laboratoire: 1T112205-8756

Rez de chaussée - San 3

Rez de chaussée - Wc 3

Rez de chaussée - WC Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Gargons Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-087

Réf. échantillon: P122

Réf. laboratoire: 1T112205-8777

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-109

Réf. échantillon: P152

Réf. laboratoire: 1T112205-8906

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-110

Réf. échantillon: P153

Réf. laboratoire: 1T112205-8907

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: 1T112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: 1T112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-126

Réf. échantillon: P183

Réf. laboratoire: IT112205-8950

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-147
Réf. échantillon: P216
Réf. laboratoire: 1T112205-9102

Rez de chaussée - WC Filles

ler étage - Local 2

ler étage - Dégagement 1

ler étage - Salle de classe 3

ler étage - Salle de classe 4

ler étage - Salle de classe 5

ler étage - San; ler étage - Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
WC Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel
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 Repérage Amiante - Démolition

ler étage - Local 1

Identifiant: ZPSO-170
Réf. échantillon: P244
Réf. laboratoire: 1T112205-9130
Description: Panneaux et plaques
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

d P Amiante

2éme étage - Dégagement 1

Identifiant: ZPSO-181
Réf. échantillon: P262
Réf. laboratoire: 1T112205-9214

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

2é&me étage - Dégagement 2

Identifiant: ZPSO-181
Réf. échantillon: P262
Réf. laboratoire: 1T112205-9214

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe
1

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe
3

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe
4

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

2éme étage - Dépot 2

Identifiant: ZPSO-184
Echantillon:
P265, réf. labo.: IT112205-9217
P266, réf. labo.: IT112205-9218
Description: Murs carreaux de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe
2

Identifiant: ZPSO-194

Réf. échantillon: P281

Réf. laboratoire: 1T112205-9233
Description: Dalle de sol

Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols

Partie a sonder: Dalle de sol
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

2éme étage - Salle de classe
10

Identifiant: ZPSO-217
Réf. échantillon: P313
Réf. laboratoire: 1T112205-9518
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel
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2éme étage - Salle de classe
11

Identifiant: ZPSO-217

Réf. échantillon: P313

Réf. laboratoire: 1T112205-9518

Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Sondage: Visuel

ler étage - Cage d'escalier
1

Identifiant: ZPSO-219-isolant escalier

Réf. échantillon: P322

Réf. laboratoire: 1T112205-9527

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Extérieur - Facade

Identifiant: ZPSO-235
Echantillon:
P356, réf. labo.: IT112205-9676
P357, réf. labo.: IT112205-9677
Description: Colle (faience, pate de verre, carrelage)
Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Fagades lourdes y compris poteaux
Partie a sonder: Colle (faience, pate de verre, carrelage)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Sondage: Visuel

Parties extérieures

Identifiant: ZPSO-239

Réf. échantillon: P364

Réf. laboratoire: IT112205-9684

Description: Plaques de fibralith

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Sondage: Visuel

Sous-Sol - Dégagement;
Sous-Sol - VS 1; Sous-Sol -
VS 2; Sous-Sol - VS 3;
Sous-Sol - VS 6; Sous-Sol -
VS 7

Identifiant: ZPSO-242

Réf. échantillon: P368

Réf. laboratoire: 1T112205-9708

Description: Carton

Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

Partie a sonder: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Sondage: Visuel

Rez de chaussée - Local
stockage

Identifiant: ZPSO

echantillon: P375

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P375-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe
12

Identifiant: ZPSO

echantillon: P377

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P377-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe
11

Identifiant: ZPSO

echantillon: P378

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P378-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe
10

Identifiant: ZPSO

echantillon: P379

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P379-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
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ler étage - Salle de classe 9

d P Amiante

Identifiant: ZPSO

echantillon: P380

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P380-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 8

Identifiant: ZPSO

echantillon: P381

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P381-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - San

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - WC

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Bureau

Identifiant: ZPSO

echantillon: P382

Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 7

Identifiant: ZPSO

echantillon: P383

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P383-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 6

Identifiant: ZPSO

echantillon: P384

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P384-2

Description: [Met] Matériau fibreux beige avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Cage d'escalier
2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P385

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P385-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 1

Identifiant: ZPSO

echantillon: P387

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P387-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
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ler étage - Salle de classe 2
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Amiante

Identifiant: ZPSO

echantillon: P388

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P388-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 3

Identifiant: ZPSO

echantillon: P389

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P389-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 4

Identifiant: ZPSO

echantillon: P390

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P390-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Salle de classe 5

Identifiant: ZPSO

echantillon: P391

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune en faible quantité

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P391-2

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Local 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P392

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P392-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Dégagement 1

Identifiant: ZPSO

echantillon: P394

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P394-2

Description: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

ler étage - Dégagement 2

Identifiant: ZPSO

echantillon: P395

Description: [Met] Couche bitumineuse noire

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Identifiant: ZPSO

echantillon: P395-2

Description: [Molp] Matériau fibreux jaune

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

/=~
INGE@IDIAG

AN\

INGEDIAG | 11, rue Boi

' o

e Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973

29/282

Rapportdu:
02/07/2024




 Repérage Amiante - Démolition a

N A N - -
Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973 30/282

Rapportdu :
02/07/2024

INGEDIAG | 11, rue Boi

N° N:
e ANANE
N/~



Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

5.4 Liste des zones, présenté par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPS0-227 : Partie a inspecter : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, és...) | Description : Matériau bitumineux noir.

Niveau : Extérieur

o
Localisation LFCD Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-227 Sol
Description :Matériau Oui
Toiture 1 bitumineux noir Extérieur - Toiture P344; P345
Zone : Sol : Sol

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-227-2 : Partie a inspecter : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...) | Description : Matériau mousse jaune avec poussiéres.

Niveau : Extérieur

°
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-227-2 Sol Sondage et

Description :Matériau mousse extension de la

Toiture 1 jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P344-2 Idem photo : P344-2
Zone :_ Sol échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P344-2

ZPS0-228 : Partie a inspecter : Relevé : revétement bitumineux (bandes, Iés...) | Description : Relevé : revétement bitumineux (bandes, lés...).

Niveau : Extérieur

°
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-228 Pourtour toiture
Description :Relevé : revétement Oui
Toiture 1 bitumineux (bandes, Iés...) Extérieur - Toiture P346; P347
Zone : Pourtour toiture : Pourtour toiture

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-232 : Partie a inspecter : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...) | Description : Partie plane : revétement bitumineux
(bandes, lés...).

Niveau : Extérieur

. n°de . I I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-232 Auvent préau
Description :Partie plane : oui
. revétement bitumineux (bandes L ou
Toiture 1 ! Extérieur - Toiture P353

lés...)
Zone : Auvent préau
Résultat : Absence d'amiante

: Auvent préau

ZPS0-233 : Partie a inspecter : Relevé : revétement bitumineux (bandes, Iés...) | Description : Relevé : revétement bitumineux (bandes, lés...).

Niveau : Extérieur

o
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-233 Auvent préau
Description :Relevé : revétement Oui
Toiture 1 bitumineux (bandes, Iés...) Extérieur - Toiture P354
Zone : Auvent préau : Auvent préau

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-234 : Partie a inspecter : Mastic | Description : Mastic ancrage des tirants métalliques.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . s 0
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-234 Auvent préau
Description :Mastic ancrage des Oui
. tirants métalliques Rez de chaussée -

Dégagement 1 1 Zone : Auvent préau Dégagement 1 : P355

Quantification : 7 U Auvent préau

Résultat : Présence d'amiante

2 - Parois verticales extérieures et Facades

ZPS0-225 : Partie a inspecter : Joint de dilatation | Description : Peinture non séparable matériau souple blanc.

Niveau : Extérieur

n° de

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
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a

Fagade

Identifiant :ZPSO-225
Description :Peinture non
séparable matériau souple
blanc
Zone : Facade
Résultat : Absence d'amiante

Fagade

Oui
Extérieur - Facade
: Fagade

P340; P341

ZPS0-225-2 : Partie a inspecter : Joint de dilatation | Description : Mousse grise.

Niveau : Extérieur

Localisation

Fagade

n° de o o ap
Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-225-2 Facade Sondage et
Description :Mousse grise extension de la
ption : .
1 Zone : Fa adeg ZPSO du ou des P340-2 Idem photo : P340-2
Résultat : At;sen(?e d'amiante echantillon(s) :
) P340-2
Identifiant :ZPSO-225-2 Fagade ex?:g:giao%e dztla
e )
2 Description :Mousse grise ZPSO du ou des P341-2 Idem photo : P341-2

Zone : Facgade
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P341-2

ZPS0-226 : Partie a inspecter : Joint de dilatation | Description : Joint de dilatation.

Niveau : Extérieur

Localisation

Fagade

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-226
Description :Joint de dilatation
Zone : Facgade
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
Extérieur - Facade
: Fagade

N° Prélevement

P342; P343

ZPS0-229 : Partie a inspecter : trame fibreuse | Description : trame fibreuse.

Niveau : Extérieur

Localisation

Facade

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-229
Description :trame fibreuse
Zone : Facgade sur cour
Résultat : Absence d'amiante

Facade sur cour

Prélevement

Oui
Extérieur - Facade
: Fagade sur cour

N° Prélevement

P348

ZPS0-230 : Partie a inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Description : Mastic entre montant aluminium et structure.

Niveau : Extérieur

Localisation

n° de
sondage

Description

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-230 Fagade
Description :Mastic entre Oui
Fagade 1 montant aluminium et structure Extérieur - Facade P349; P350
Zone : Fagade : Fagade
Résultat : Absence d'amiante
A A -
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ZPS0-231 : Partie a inspecter : Mastic | Description : Mastic entre bardage métallique noir er structure.

Niveau : Extérieur

Localisation

Fagade

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-231
Description :Mastic entre
bardage métallique noir er

structure
Zone : Facade
Résultat : Absence d'amiante

F.

Prélevement

acade
Oui
Extérieur - Fagade
: Fagade

N° Prélevement

P351; P352

ZPS0-235 : Partie a inspecter : Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Description : Colle (faience, pate de verre, carrelage).

Niveau : Extérieur

Localisation

Facade

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-235
Description :Colle (faience, pate
de verre, carrelage)

Zone : Ensemble de la fagade
sauf RDC coté circulation
piétonne
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Ensemble de la

fagade sauf RDC

coté circulation
piétonne

Prélevement

Oui
Extérieur - Fagade
: Ensemble de la
fagade sauf RDC
coté circulation
piétonne

N° Prélevement

P356; P357

ZPS0-236 : Partie a inspecter : Revétement plastique épais (RPE) | Description : Revétement plastique épais (RPE).

Niveau : Extérieur

Localisation

Facade

n° de
sondage

Description

sur cour et
circulation
Identifiant :ZPSO-236 lpiétonne
Description :Revétement uniquement au oui
i Spai RDC L
pIasquL{e épais (RPE) Extérieur - Fagade
Zone : Pignon sud toute .
: Pignon sud

hauteur, fagade sur cour et
circulation piétonne uniquement
au RDC
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Pignon sud toute
hauteur, facade

Prélevement

Extérieur - Facade
: Fagade sur cour

N° Prélevement

P358; P359

4% M

ZPS0-240 : Partie a inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).

Piéces : Parties extérieures

. n° de _— aF o~
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Murs préau
Identifiant :ZPSO-240
Description :Enduit extérieur Oui
Parties extérieures 1 (projeté, lissé ou taloché) Parties extérieures P365; P366
Zone : Murs préau : Murs préau
Résultat : Absence d'amiante
A N A N A W -
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-269 : Partie a inspecter : Plot de colle | Description : Plot de colle.

Niveau : Extérieur

. n° de . o I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-269 Fagade nord oui
Description :Plot de colle o d 3
Fagade 1 Zone @ Facade nord Extérieur - Fagade P396

: Fagade nord

Résultat : Absence d'amiante

3 - Parois verticales intérieures

ZPS0-002 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Description Prélevement N° Prélevement

Localisation

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Mur A

Identifiant :ZPSO-002
Description :Colle grise
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 1

ZPS0-002-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : Rez de chaussée

.. n° de - 0 s
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-002-2 Mur A,B,C,D eiongage et
Dégagement 1 1 —LDQSCE'O[:'ST m’;t:%sscagt gris ZPSO du ou des P002-2 Idem photo : P002-2
P e échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P002-2

ZPS0-003 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Préleveme N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-003
Description :Mur carreau de
platre
Zone : MurD
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Mur D

Dégagement 1

ZPS0-004 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

sondage

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Mur C

Identifiant :ZPSO-004
Description :Mur extérieur
Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 1

ZPS0-004' : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur mur extérieur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

— n° de - 0 o
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-004'
Description :Enduit sur mur
extérieur extérieur
Zone : Mur A
Quantification : 15 m2

Résultat : Présence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Mur A

Dégagement 1
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 Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante

ZPS0-005 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur de cloisonnement en béton.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Dégagement 1

n° de

sondage

Description

Identifiant :ZPSO-005
Description :Mur de
cloisonnement en béton
Zone : MurB
Résultat : Absence d'amiante

Mur B

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Mur B

N° Prélevement

P0O06

ZPS0-006 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

sondage

Structure
porteuse
(poteaux)

Identifiant :ZPSO-006
Description :Enduit sur poteaux
Zone : Structure porteuse
(poteaux)

Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Structure porteuse
(poteaux)

Dégagement 1

ZPS0-010 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : Rez de chaussée

o n° de o an -
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-010 Mur € Sondage et
Description :Bandes calicot extension de la
San 1 1 Zone : Mur C ZPSO du ou des P012; PO13 Idem photo : P012; P013
Résultat : Ab:sence d'amiante échantillon(s) :
e P012, PO13
Identifiant :ZPS0O-010 Mur A; Mur C; Sondage et
Description :Bandes calicot Mur D; Mur E extension de la
San 2 2 Zone : Mur A; Mur C; Mur D; ZPSO du ou des P012; PO13 Idem photo : P012; P013
Mur E échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P012, PO13
Mur A; Mur B;
Mur D
Identifiant :ZPS0O-010 .
Description :Bandes calicot Oui .
We 1 3 Zone : Mur A; Mur B; Mur D Re\fvgelch?/lujfie B Fo12
Résultat : Absence d'amiante ’
Mur A; Mur D
Identifiant :ZPS0O-010 .
Description :Bandes calicot Oui .
Wc 2 4 Y X Rez de chaussée - P013
Zone : Mur A; Mur D Wc 2 : Mur D
Résultat : Absence d'amiante ’

ZPS0-011 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

N° Prélevement
sondage

Localisation Description Zone Prélevement

Mur A; Mur B

Identifiant : ZPSO-011
Description :Mur carreau de
platre
Zone : Mur A; Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
San 1: MurA

San 1
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPSO-011': Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

San 2

n° de
sondage

Résultat : Présence d'amiante

Description

Identifiant :ZPSO-011'

Description :Mur carreau de
platre

Zone : Mur B

Quantification : 10 m2

Rez de chaussée -

Prélevement

Oui

San 2: MurB

N° Prélevement

ZPS0-012 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur sur escalier.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o I
Localisation e Description Prélevement N° Prélevement
Identifiant :7PSO-012 Mur D Sondage et
Description :Mur sur escalier extension de |a
Description .
San 1 1 Zone : Mur D ZPSO du ou des P0O16 Idem photo : P016
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
PO16
. Mur F Sondage et
Identifiant :ZPSO-012 ]
e r—— . extension de la
San 2 2 Descri fon “f'”l\r,]lsj‘:rFesca"er ZPSO du ou des PO16 Idem photo : PO16
Résultat : Absence d'amiante échantilion(s) :
P016
Mur C
Identifiant :ZPSO-012 oui
Description :Mur sur escalier .
Wc 1 3 Zone : Mur C Rez de chaussée - P0O16
Résultat : Absence d'amiante We Lz MurC
Identifiant :zZPSO-012 Mur € oondage et
Description :Mur sur escalier .
Wc 2 4 Zone : Mur C ZPSO du ou des P0O16 Idem photo : P016
Résultat : Absence d'amiante echanpt(l)lllosn(s) :

ZPS0-013 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

sondage

Description

Identifiant :ZPSO-013
Description :Mur sur extérieur
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Wc 2 : MurB

N° Prélevement

ZPS0-014 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : Rez de chaussée
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o
Localisation 1 C0 Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :7ZPSO-014 Mur C; Mur D Sondage et
Description :Colle de faience extension de |a
San 1 1 . i ZPSO du ou des P018 Idem photo : PO18
Zone : Mur C; Mur D p . K
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
P018
Identifiant :ZPS0O-014 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de faience Mur C; Mur D; extension de la
San 2 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Mur EMur F ZPSO du ou des P018 Idem photo : P0O18
Mur D; Mur EMur F échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P018
Mur A; Mur B; i
Identifiant :ZPSO-014 Mur i Mur D
Description :Colle de faience Oui
Wc 1 3 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Rez de chaussée - P018
Mur D Wc1: MurA
Résultat : Absence d'amiante |
Identifiant : ZPSO-014 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de faience Mur C; Mur D extension de la
Wc 2 4 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P018 Idem photo : P018
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P018
A N A N -
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-017 : Partie a inspecter : Ragréage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : Rez de chaussée

n° de s o pozln
Prélevement N° Prélevement

Descripti
e escription

Localisation

Mur A,B,C,D

Identifiant :ZPSO-017 .
Oui

iption : i .
Salle 1 Desczrlorféov ﬁzﬂidg E“Sthes Rez de chausseée -
- L Salle 1 : MurB

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-018 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

n° de s o po gl
Prélevement N° Prélevement

Descripti
e escription

Localisation

Identifiant :ZPSO-018
Description :Enduit a base de
platre lissé ou taloché
Zone : Mur C,D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Salle 1 : Mur D

Salle 1

ZPS0-018' : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

n° de o an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPS0O-018'
Description :Enduit a base de
platre lissé ou taloché
Zone : Mur B
Quantification : 30 m2

Résultat : Présence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -

Salle 1
Salle 1 : Mur B

ZPS0-019 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

n° de . an AR
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Mur A,C

Identifiant :ZPSO-019 Oui .
Description :Mur extérieur Rez de chaussee -
Salle 1 1 Jone : MLllJr AC “ Salle 1 : Mur A P024; P025
. S - Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante
Salle 1 : Mur C

ZPS0-020 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

n° de o O P
Prélevement N° Prélevement

Description
sondage P

Localisation
Structure
o ) porteuse Oui
MZPSO 020 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) Salle 1 : Structure
Zone : Structure porteuse o[’teuse
extérieure (poteaux) eztérieure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

Salle 1

- - -— -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-022 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle beige.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

Mur A; Mur B;

N° Prélevement

Zone : MurB
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P028

Mur D

Identifiant :ZPS0O-022 .

Description :Colle beige d Ohu' . >
San 1 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur D Rgénef _aPlefJieBe B PO28

Résultat : Absence d'amiante ’

Identifiant ;ZPSO-022 Mur B Sondage et

Description :Colle beige extension de la
Wc 2 2 - ZPSO du ou des P028 Idem photo : P028

ZPS0-022-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : Rez de chaussée

Zone : MurB
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P028-2

o n° de o o -
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
e X - B Mur A; Mur B; Sondage et
Dei?:ﬁngtligingéiznljtsc(gsggstzgris Mur D extension de la
San 1 1 - . . ZPSO du ou des P028-2 Idem photo : P028-2
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P028-2
Identifiant :ZPSO-022-2 Mur B Sondage et
Description :Joint cassant gris extension de |a
Description .. .
Wc 2 2 9 ZPSO du ou des P028-2 Idem photo : P028-2

ZPS0-024 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Dégagement 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-024
Description :Colle de plinthes
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Mur A,B,C,D

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 2 :
Mur B
Rez de chaussée -
Dégagement 2 :
Mur D

N° Prélevement

P031; P032

ZPS0-025 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreaux de platre.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-025
Description :Mur carreaux de

Zone Prélevement

Mur B,D

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 2 :

N° Prélevement

Dégagement 2 1 platre Mur B P033; P034
Zone : Mur B,D Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante Dégagement 2 :
Mur D
A A ¥ - -

/=~
INGE@IDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi
N:

N°

1

e Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973

38/282
Rapportdu:

02/07/2024



 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-026 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Murs extérieurs.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

MurAet C

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 2 :
Mur A P035; P036
Rez de chaussée -
Dégagement 2 :
Mur C

Identifiant :ZPSO-026
Description :Murs extérieurs
Zone : MurAetC
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 2 1

ZPS0-027 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit a base de ciment,
lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Niveau : Rez de chaussée

°
Localisation e Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Structure
porteuse
(poteaux)
Identifiant : ZPSO-027
Description :Enduit a base de Oui
ciment, lissé ou taloché Rez de chaussée -
Dégagement 2 1 (ragréage, débullage, lissage) Dégagement 2 : P037; P038
Zone : Structure porteuse Structure porteuse
(poteaux) (poteaux)
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-028 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

. . n° de _— o -
Localisation Description Zone Préleveme| N° Prélevement
sondage

Structure
porteuse
(poutre)
Identifiant :ZPSO-028 Oui
Description :Enduit sur poutre Rez de chaussée -
Dégagement 2 1 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 2 : P039; P040
(poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poutre)

ZPS0-031 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise.

Niveau : Rez de chaussée

. .. n° de _ o o pLAls
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A,B,C,D

Identifiant :ZPSO-031

Description :Colle grise
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Salle 5: Mur A

Salle 5
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-031-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : Rez de chaussée
n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-031-2 Mur A,B,C,D Sondage et

Description :Joint cassant gris extension de la

Description .. .
Salle 5 1 . 9 ZPSO du ou des P043-2 Idem photo : P043-2

Zone : Mur A,B,C,D . . N
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
e—— P043-2

ZPS0-032 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPS0O-032
Description :Mur carreau de
platre
Zone : Mur AD
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Salle 5: MurD

Salle 5

ZPS0-033 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

n° de e O AR
Description N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-033
Description :Mur extérieur
Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -

Salle 5
Salle 5: MurC

ZPS0-034 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur sur escalier.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-034
Description :Mur sur escalier
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -

Salle 5
Salle 5: MurB

ZPS0-035 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteau.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Structure
. . porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-035 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteau (poteau) Salle 5 : Structure

Salle 5 Zone : Structure porteuse
e porteuse
extérieure (poteau) extérieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteau)

ZPS0-036 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

. .. n° de _ o o pLAls
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
Identifiant :ZPSO-036 porteuse oui
Description :Enduit sur poutre (poutre) Rez de chaussée -

Salle 5 : Structure
porteuse
extérieure (poutre)

Zone : Structure porteuse
extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

Salle 5
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a

ZPS0-038 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe.

Localisation

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-038
Description :Colle de plinthe

Mur A; Mur B;
Mur C; Mur D;
Mur E,F

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -

N° Prélevement

Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Salle 4 : Mur A

Dégagement 3 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; , . P052
Mur D; Mur E,F Dega?/lirpint 3:
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant : ZPSO-038 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthe Mur C; Mur D; extension de la
Dégagement 4 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Mur E,F ZPSO du ou des P0O51; P052 Idem photo : PO51; P052
Mur D; Mur E,F échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO51, P0O52
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-038 Mur C; Mur D
Description :Colle de plinthe Oui
Salle 4 3 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Rez de chaussée - PO51

ZPS0-039 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Localisation

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Description

Mur B; Mur C;

N° Prélevement

Zone : Mur A; Mur EMur F
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 4 :
Mur F

Identifiant :ZPSO-039 Mur D; Mur E )
Description :Bandes calicot Rez de gmue;ussée _
Dégagement 3 1 Zone : Mur B; Mur C; Mur D; Dé 3 P0O53
Mur E ega&emgﬂt H
Résultat : Absence d'amiante ur
Mur A; Mur
EMur F
Identifiant : ZPSO-039 Oui
) iption - ‘L
Dégagement 4 5 Description :Bandes calicot Rez de chaussée POS4

ZPS0-040 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreaux de platre.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-040 Mur A; Mur F Sondage et
Description :Mur carreaux de extension de la
Dégagement 3 1 platre ZPSO du ou des P0O55; P056 Idem photo : PO55; P056
Zone : Mur A; Mur F échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P055, PO56
Mur B; Mur D
Identifiant :ZPSO-040 oui
iption : .
. Description :Mur carreaux de Rez de chaussée -
Dégagement 4 2 platre . . P0O56
. . Dégagement 4 :
Zone : Mur B; Mur D Mur D
Résultat : Absence d'amiante
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-040 Mur D
Description :Mur carreaux de Oui
Salle 4 3 platre Rez de chaussée - P055
Zone : Mur A; Mur B; Mur D Salle 4 : Mur D
Résultat : Absence d'amiante
A N AN - -
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-041 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 4 :
Mur D

Identifiant :ZPSO-041

Description :Colle de faience
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 4

ZPS0-043 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Structure
. . B porteuse Oui
leentifiag:_7P5S0-043 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) Dégagement 4 :
Dégagement 4 1 Zone : Structure porteuse 9ag . P060
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) .
. X B extérieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteaux)
Structure
. X B porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-043 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) Salle 4 : Structure
Salle 4 2 Zone : Structure porteuse or;ceuse P059
extérieure (poteaux) ee(térieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteaux)

ZPS0-046 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : Rez de chaussée

o n° de o an -
Localisation Description Zone Préléevement N° Prélevement
sondage
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-046 Mur C; Mur D
Description :Colle de plinthes Oui
San 3 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Rez de chaussée - P064
Mur D San 3 : Mur A
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPS0O-046 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthes Mur C; Mur D extension de la
Wc 3 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P064 Idem photo : PO64
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P064

ZPS0-047 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I I
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-047 hur Az Mur B
o Mur C; Mur D
Description :Murs carreaux de
platre Oui
San 3 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Rez de chaussée - P065
Mur D San 3 : Mur A
Quantification : 25 m2
Résultat : Présence d'amiante
Identifiant :ZPSO-047 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D a9
4tre extension de la
Wce 3 2 . P X . ZPSO du ou des P065 Idem photo : P065
Zone : Mur A; Mur B; Mur D P .
e échantillon(s) :
Quantification : 20 m2 PO6S5
Résultat : Présence d'amiante
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ZPS0-048 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant ;ZPSO-048 Mur B; Mur C Sondage et
Description :Colle de faience extension de la
San 3 1 R i ZPSO du ou des P066 Idem photo : PO66
Zone : Mur B; Mur C . . N
. . P échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante
P066
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-048 Mur C; Mur D
Description :Colle de faience Oui
Wc 3 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Rez de chaussée - P066
Mur D Wc 3 : Mur A

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-049 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de _ o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant : ZPS0O-049
Description :Mur extérieur
Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Wc 3 : MurC

ZPS0-050 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteau.

Niveau : Rez de chaussée
. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

P B porteuse Oui
Desilsiiegit(;fr:a'rllitnai?tsi rosgteau extérieure Rez de chaussce -
Description : .

(poteaux) Wec 3 : Structure

Zone : Structure porteuse
extérieure (poteaux)
Résultat : Absence d'amiante

porteuse
extérieure
(poteaux)

ZPS0-053 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur C
Identifiant :ZPSO-053 Oui
. Description :Mur extérieur Rez de chaussée -
Dégagement 4 1 Zone : Mur C Dégagement 4 : po72
Résultat : Absence d'amiante Mur C
Mur C
Identifiant :ZPSO-053 .
Description :Mur extérieur Oui .
Salle 4 2 - Rez de chaussée - P0O71
Zone :_Mur C Salle 4 : Mur C
Résultat : Absence d'amiante '
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 Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante

ZPS0-055 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de

sondage

Description

Identifiant :ZPSO-055
Description :Colle de plinthes

Mur A,B,C,D

Prélevement

Oui

N° Prélevement

Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Salle 3 : MurC

Salle 2 1 Zone : Mur A,B,C,D R§Z|?e (;h.aLI::sei— P075
Résultat : Absence d'amiante ale &= Hur
Mur A,B,C,D
Identifiant :ZPSO-055 oui
iption : i .
Salle 3 2 Description :Colie de plinthes Rez de chaussée - P076

ZPS0-056 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refend.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 3

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-056
Description :Enduit sur refend
Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Salle 3 : MurC

N° Prélevement

ZPS0-057 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P078, P0O79

Mur C; Mur D
Identifiant :ZPSO-057 Oui .
Description :Enduit sur extérieur Rez de chaussée -
Salle 2 1 - Salle 2 : Mur C P078; PO79
Zone : Mur C; Mur D .
Résultat : Absence d'amiante Rez de chaussée -
’ Salle 2 : Mur D
Identifiant :ZPSO-057 Mur D exstg:gi%e P
salle 3 2 Description : Endult sur exterieur ZPSO du ou des P078; PO79 Idem photo : PO78; P079

ZPS0-058 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de

sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Mur A; Mur B
Identifiant :ZPSO-058
Description :Murs carreaux de Oui
Salle 2 1 platre Rez de chaussée - P080
Zone : Mur A; Mur B Salle 2 : Mur B
Résultat : Absence d'amiante
Mur A; Mur B
Identifiant :ZPSO-058
Description :Murs carreaux de Oui
Salle 3 2 platre Rez de chaussée - P081
Zone : Mur A; Mur B Salle 3 : MurB
Résultat : Absence d'amiante
. —— - -
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ZPS0-059 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

. . porteuse Oui
Identifiant :2PSO-059 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) Salle 2 : Structure
Salle 2 1 Zone : Structure porteuse or.teuse P082
extérieure (poteaux) ef(térieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteaux)
Structure
. . porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-059 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) Salle 3 : Structure
Salle 3 2 Zone : Structure porteuse or.teuse P083
extérieure (poteaux) ef(térieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteaux)

ZPS0-063 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes jaunes.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur A,B,C,D,
murret central,
cloisons WC
Identifiant :ZPSO-063 Oui .
Description :Colle de plinthes Rez de chaussée -
aunes WC Gargons : Mur
WC Gargons 1 i J A P088; PO89
Zone : Mur A,B,C,D, murret .
central, cloisons WC Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante WC Gargons : Mur

ZPS0-064 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe blanche.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Mur A et D

Identifiant :ZPSO-064
Description :Colle de plinthe
blanche
Zone : Mur AetD
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Gargons : Mur
D

WC Gargons

ZPS0-065 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes grise.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Cloison sur WC

Identifiant :ZPSO-065

Description :Colle de plinthes Oui .
WC Gargons rise Rez de chausseée -
¢ J WC Gargons :

Zone :_ Cloison sur WC

Résultat : Absence d'amiante Cloison sur WC
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ZPS0-066 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Localisation Description

Mur

A,B,C,D,muret
central, cloisons
WC
Oui
Identifiant :ZPSO-066 Rez de chaussée -
Description :Colle de faience WC Gargons : Mur
WC Gargons 1 Zone : Mur A,B,C,D,muret A P092; P093
central, cloisons WC Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante WC Gargons :

muret central

ZPS0-067 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ an -
Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Cloisons WC

Localisation

Identifiant : ZPSO-067 .
Oui

Description :Bandes calicot ‘L
WC Gargons Zone : Cloisons WC Re\;/gerhrag?‘sse.e
Quantification : 30 m2 Cloison?s WC.

Résultat : Présence d'amiante

ZPS0-068 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

.. n° de - 0 s
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur A,D
Oui
Identifiant :ZPSO-068 Rez de chaussée -
Description :Enduit sur extérieur WC Gargons : Mur
WC Gargons 1 Zoné . MurAD A P095; P096
Résultat : Absence él'amiante Rez de chaussée -
e WC Gargons : Mur
D

ZPS0-069 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refend.

Niveau : Rez de chaussée

n° de . an AR
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Oui
Rez de chaussée -
WC Gargons : Mur
B

Identifiant :ZPSO-069
Description :Enduit sur refend
Zone : MurB
Résultat : Absence d'amiante

WC Gargons

ZPS0-069' : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refend.

Niveau : Rez de chaussée

n° de o - o
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-069'
Description :Enduit sur refend
Zone : Mur C

Quantification : 20 m2

Résultat : Présence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -

WC Gargons WC Gargons : Mur
C
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-070 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de .
Localisation Description

Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

. . porteuse Oui
Identifiant :2PSO-070 extérieur Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) WC Garcons :
WC Gargons Zone :_Structure porteuse Structure porteuse
extérieur (poteaux) extérieur
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

ZPS0-074 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe jaune.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A,B,C,D,
cloisons WC,
muret central

Identifiant : ZPSO-074

o ; Oui
Descri tlon_a(l:JzIée de plinthe Rez de chaussée -
WC Filles 1 J WC Filles : Mur A P103; P104

Zone : Mur A,B,C,D, cloisons
WC, muret central
Résultat : Absence d'amiante

Rez de chaussée -
WC Filles : Mur C

ZPS0-075 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe grise.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Cloison sur WC

Identifiant :ZPSO-075
Description :Colle de plinthe
grise
Zone : Cloison sur WC
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Cloison
sur WC

WC Filles

ZPS0-076 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Endui sur refend.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur C,D

. . Oui
Deslgr?pnttizl:?lgr;ggisirOrZe?end Rez de chaussée -
WC Filles 1 WC Filles : Mur C P106; P107

Zone : Mur C,D
Résultat : Absence d'amiante

Rez de chaussée -
WC Filles : Mur D

ZPS0-077 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

— n° de - 0 o
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-077
Description :Enduit sur extérieur
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Mur B

WC Filles
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-077' : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de .
Localisation Description

Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-077"
Description :Enduit sur extérieur
Zone : Mur A
Quantification : 20 m2

Résultat : Présence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Mur A

WC Filles

ZPS0-078 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Cloisons WC

Identifiant : ZPSO-078

Description :Bandes calicot Rez de 31u;ussée _
WC Filles 1 Zone : Cloisons WC . P110; P111
. WC Filles :
Quantification : 60 m2 X
Cloisons WC

Résultat : Présence d'amiante

ZPS0-079 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
" orteuse Oui
Identifiant :ZPSO-079 ZXtérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) WC Filles :
WC Filles Zone : Structure porteuse Structure ponéuse
extérieure (poteaux) extérieure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

ZPS0-080 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
o porteuse Oui
7Id§nF|fnant 'ZF.)SO 080 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poutre " |
" . (poutres) WC Filles :
WC Filles Zone : Structure porteuse
- Structure porteuse
extérieure (poutres) .
A . s exterieure
Résultat : Absence d'amiante
(poutres)

ZPS0-081 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

... n° de o o o posls
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Muret central

Identifiant :ZPSO-081
Description :Enduit a base de
WC Filles ciment lissé ou taloché
Zone : Muret central
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Muret
central

A A A
INGEDIAG | 11, rue Bois le Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973 48/282
N°SIREN : ied : = Rapport du :
\\\ 02/07/2024

/=~
INGE@IDIAG



 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-082 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-082
Description :Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Zone : Muret central
Résultat : Absence d'amiante

WC Gargons

Muret central

Prélevement

Oui

WC Gargons :
Muret central

Rez de chaussée -

N° Prélevement

ZPS0-085 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-085

Salle 6 1 Description :Bandes calicot
Zone : Murs B,D
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Murs B,D

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Salle 6 : Mur B
Rez de chaussée -
Salle 6 : Mur D

N° Prélevement

P118; P119

ZPS0-086 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-086
Salle 6 1 Description :Enduit sur extérieur
Zone : MurA,C
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Mur A,C

Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Salle 6 : Mur A
Rez de chaussée -
Salle 6 : Mur C

N° Prélevement

P120; P121

ZPS0-088 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Mur A,B,C,D,
cloisons WC
Identifiant :ZPSO-088 Oui
Description :Colle de faience Rez de chaussée -
WC Filles 1 Zone : Mur A,B,C,D, cloisons WC Filles : Mur A P123; P124
wcC Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante WC Filles : Mur C
A A -

INGEDIAG | 11, rue Boi
N° N:

1

/=~
INGE@IDIAG

e Duc 54500 Vandceuvre-Les

-Nancy | Tél. : 0383987973

-
49/282 \

Rapportdu:
02/07/2024



 Repérage Amiante - Démolition A

ZPS0-089 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur en carreau de platre.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur en carreau

Identifiant :ZPSO-089 de platre ouvert oui 1
Description :Mur en carreau de .
platre Rez de chaussée -
Salle 6 1 Zone : Mur en carreau de platre salle 6 : Murﬂen P125
carreau de platre
ouvert
ouvert

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-090 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteau.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

structure

. . B porteuse Oui
MZPSO 090 extérieure Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poteau X
- (poteau) Salle 6 : structure
Salle 6 Zone : structure porteuse orteuse
extérieure (poteau) ee(térieure
Résultat : Absence d'amiante
(poteau)

ZPS0-093 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

o n° de o o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A,B,C,D

Oui
Identifiant :ZPSO-093 Jlerétage-
. Description :Colle de plinthes Dégagement 1 :
Dégagement 1 1 Zone : Mur A,B,C,D 1e:4:t;§e i P131; P132
Résultat : Absence d'amiante Dégagement 1 :
Mur A

ZPS0-094 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : ler étage

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A,C
Oui

Identifiant :ZPSO-094 ler étage -

Description :Murs carreaux de Dégagement 1 :
Dégagement 1 1 platre Mur A P133; P134

Zone : Mur A,C ler étage -

Résultat : Absence d'amiante Dégagement 1 :
Mur C

ZPS0-095 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre coupe feu.

Niveau : ler étage

— n° de -
Localisation Description

Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-095
Description :Mur carreau de
platre coupe feu
Zone : MurD
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage -
Dégagement 1 :
Mur D

Dégagement 1
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-096 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre sur escalier.

Niveau : 1er étage

— n° de - o o
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur A -
Identifiant :ZPSO-096 .
T Oui
Description :Mur carreau de 1er étage - I
Dégagement 1 1 platre sur escalier . 9 . P136
) Dégagement 1 :
Zone : Mur A Mur A

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-097 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit extérieur.

Niveau : ler étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-097 Oui

Dégagement 1 Description :Enduit extérieur ler étage -
9ag Zone : MurB Dégagement 1 :

Résultat : Absence d'amiante Mur B

ZPS0-098 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : ler étage

n° de
Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation Description
sondage
Structure
porteuse
(poteaux)
Identifiant : ZPSO-098 Oui
Description :Enduit sur poteaux ler étage -
Dégagement 1 1 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 1 : P138; P139
(poteaux) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

ZPSO-101 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

n° de s o posln
Prélevement N° Prélevement

sondage

Description Zone

Localisation

Identifiant :ZPSO-101
Description :Colle de plinthes
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Local
2 : MurB

Local 2

ZPS0-102 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : ler étage

n° de _ o —_
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Cloison cabine

Identifiant :ZPSO-102
Oui

Description :Bandes calicot
Local 2 Zone : Cloison cabine ler étage - Local
Quantification : 15 m2 2 : Cloison cabine

Résultat : Présence d'amiante
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-103 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de patre.

Niveau : 1er étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Oui

Identifiant :ZPSO-103

Description :Mur carreau de ler étage - Local
Local 2 1 patre 2 : Mur A P145; P146
Zone : Mur AB ler étage - Local
Résultat : Absence d'amiante 2 :MurB

ZPS0-104 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle beige.

Niveau : ler étage

n° de _ an -
Description Prélevement N° Prélevement

sondage
Mur A,D, cloison
cabine

Localisation

Identifiant : ZPSO-104

Description :Colle beige
Zone : Mur A,D, cloison cabine
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Local

Local 2
2 : cloison cabine

ZPS0-104-2 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Peinture non séparable joint cassant blanc.

Niveau : 1er étage

o
Localisation e Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-104-2 Mur A,D, cloison Sondage et
Description :Peinture non cabine extension de la
Local 2 1 séparable joint cassant blanc ZPSO du ou des P147-2 Idem photo : P147-2
Zone : Mur A,D, cloison cabine échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P147-2

ZPSO-105 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur escalier.

Niveau : ler étage

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-105
Description :Enduit sur escalier
Zone : Mur D
Quantification : 30 m2

Résultat : Présence d'amiante

Oui
ler étage - Local
2 :MurD

Local 2

ZPSO-106 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : ler étage

Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-106 oui
Local 2 Description EnF|U|t sur exterieur Ler étage - Local
Zone : Mur C 2 Mur C
Résultat : Absence d'amiante :
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-107 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : 1er étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

Identifiant :ZPSO-107 porteuse Oui
Description :Enduit sur poteaux extérieure ler étage - Local

Zone : Structure porteuse (poteaux) 2 : Structure

Local 2 extérieure (poteaux) porteuse
Quantification : 5 m2 extérieure
Résultat : Présence d'amiante (poteaux)

ZPS0-112 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

Localisation

n° de

Description

Prélevement

N° Prélevement
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sondage
Identifiant :ZPSO-112 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthes Mur C; Mur D extension de la
Salle de classe 8 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P156; P157 Idem photo : P156; P157
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P156, P157
Identifiant :ZPSO-112 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthes Mur C; Mur D extension de la
Salle de classe 9 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P156; P157 Idem photo : P156; P157
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P156, P157
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-112 Mur C; Mur D oui
Description :Colle de plinthes 1er étage - Salle
Salle de classe 10 3 Zone : MurMAL;IrMDur B; Mur C; de classe 10 : Mur P157
Résultat : Absence d'amiante A
Identifiant :ZPSO-112 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthes Mur C; Mur D extension de la
Salle de classe 11 4 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P156; P157 Idem photo : P156; P157
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P156, P157
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-112 Mur C; Mur D oui
Description :Colle de plinthes , R
Salle de classe 12 5 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Ler étage - Salle P156
Mur D de classe 12 : Mur
Résultat : Absence d'amiante B
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-113 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs Carreaux de platre.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

P158, P159

Identifiant :ZPSO-113 Mur A; Mur D Sondage et
Description :Murs Carreaux de extension de la
Salle de classe 8 1 platre ZPSO du ou des P158; P159 Idem photo : P158; P159
Zone : Mur A; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P158, P159
Identifiant :ZPSO-113 Mur A; Mur B Sondage et
Description :Murs Carreaux de extension de la
Salle de classe 9 2 platre ZPSO du ou des P158; P159 Idem photo : P158; P159
Zone : Mur A; Mur B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P158, P159
Mur A; Mur D
Oui
Identifiant :ZPSO-113 ler étage - Salle
Description :Murs Carreaux de de classe 10 : Mur
Salle de classe 10 3 platre A P158; P159
Zone : Mur A; Mur D ler étage - Salle
Résultat : Absence d'amiante de classe 10 : Mur
D
Identifiant :ZPSO-113 Mur A Sondage et
Description :Murs Carreaux de extension de la
Salle de classe 11 4 platre ZPSO du ou des P158; P159 Idem photo : P158; P159
Zone : Mur A échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P158, P159
Identifiant :ZPSO-113 Mur A Sondage et
Description :Murs Carreaux de extension de la
Salle de classe 12 5 platre ZPSO du ou des P158; P159 Idem photo : P158; P159
Zone : Mur A échantillon(s) :

ZPS0-114 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refends.

Niveau : ler étage

. n° de _— aF o~
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-114 Mur B Sondage et
Description :Enduit sur refends extension de la
H .
Salle de classe 8 1 Zone : Mur B ZPSO du ou des P161 Idem photo : P161
. . s échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante
P161
Mur D
Identifiant :ZPSO-114 Oui
Description :Enduit sur refends ler étage - Salle
Salle de classe 9 2 Zone : Mur D de classe 9 : Mur P61
Résultat : Absence d'amiante D
Identifiant :ZPSO-114 Mur B ooondage et
Salle de classe 10 3 Description ;Endult surrefends ZPSO du ou des P160; P161 Idem photo : P160; P161
Résultat : Ab.sence d'amiante échantilion(s) :
e P160, P161
Identifiant :ZPSO-114 Mur B; Mur D Sondage et
Description :Enduit sur refends extension de la
Salle de classe 11 4 ZPSO du ou des P160; P161 Idem photo : P160; P161

Zone : Mur B; Mur D
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P160, P161

ZPS0O-114': Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refends.

Niveau : ler étage

Localisation

Salle de classe 12

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-114'
Description :Enduit sur refends
Zone : Mur D
Quantification : 30 m2
Résultat : Présence d'amiante

Zone

Prélevement

Oui
ler étage - Salle
de classe 12 : Mur
D

N° Prélevement
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-115 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : 1er étage

Zone : Mur B; Mur C
Résultat : Absence d'amiante

ler étage - Salle
de classe 12 : Mur
C

. n° de . o I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-115 Mur € Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 8 1 Zoﬁe . Mur C ZPSO du ou des P162; P163 Idem photo : P162; P163
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
I P162, P163
Identifiant :ZPSO-115 Mur € Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 9 2 Zone : Mur C ZPSO du ou des P162; P163 Idem photo : P162; P163
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
" P162, P163
Identifiant :ZPSO-115 Mur C Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 10 3 Zoﬁe . Mur C ZPSO du ou des P162; P163 Idem photo : P162; P163
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
: P162, P163
Identifiant :ZPSO-115 Mur C Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de |a
Salle de classe 11 4 ZO|:1e . Mur C ZPSO du ou des P162; P163 Idem photo : P162; P163
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
e P162, P163
Mur B; Mur C
Oui
Identifiant :ZPSO-115 ler étage - Salle
Description :Enduit sur extérieur de classe 12 : Mur
Salle de classe 12 5 : B P162; P163

ZPS0-116 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement
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Identifiant :ZPSO-116 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 8 1 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P164; P165 Idem photo : P164; P165
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P164, P165
Identifiant :ZPSO-116 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 9 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P164; P165 Idem photo : P164; P165
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P164, P165
Structure
. . porteuse Oui
Lol extérieure ler étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 10 :
Salle de classe 10 3 Zone : Structure porteuse . P165
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) L
Résultat : Absence d'amiante exterieure
(poteaux)
Identifiant :ZPSO-116 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 11 4 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P164; P165 Idem photo : P164; P165
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P164, P165
Structure
. X porteuse Oui
MZPSO'MG extérieure 1er étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 12 :
Salle de classe 12 5 Zone :_ Structure porteuse Structure or‘telljse P164
extérieure (poteaux) extéritpeure
Résultat : Absence d'amiante
(poteaux)
A A - -
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de plinthes, Colle grise.

ZPS0-120 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes., Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle

Niveau : ler étage

Localisation

n° de

Descripti
e escription

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

A

Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-120 Mur C; Mur D .
P : Oui
Description :Colle de plinthes 1er étage - Salle
Salle de classe 3 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; 9 , P172
Mur D de classe 3: Mur
Résultat : Absence d'amiante A
Identifiant :ZPSO-120 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle grise Mur C; Mur D extension de la
Salle de classe 4 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P171; P172 Idem photo : P171; P172
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P171, P172
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-120 Mur C; Mur D .
Description :Colle grise , Oui I
Salle de classe 5 3 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Ler étage - Salle P171
Mur D de classe 5: Mur

ZPS0O-120-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Peinture non séparable papier non séparable.

Niveau : ler étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPS0O-120-2
Description :Peinture non
séparable papier non séparable

Mur A; Mur B;
Mur C; Mur D

Sondage et
extension de la

N° Prélevement

Zone : Mur A; Mur B; Mur C;
Mur D
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P171-2

Salle de classe 4 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; Z,PSO d_u ou des P171-2 Idem photo : P171-2
M échantillon(s) :
ur D P171-2
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPS0-120-2 Mur A; Mur B; Sondage et
Q i H i ’ .
sépgl?asglz t:)(;r:)ieier:r:r?;eé;;rr;ble Hur i turd extension de la
Salle de classe 5 2 ZPSO du ou des P171-2 Idem photo : P171-2

ZPS0O-121 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : ler étage

. n°de . I I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur A; Mur D
Identifiant :ZPSO-121 ’
— Oui
Description :Murs carreaux de 1er étage - Salle
Salle de classe 3 1 platre de classge 3 Mur P173 i
Zone : Mur A; Mur D ' u
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-121 Mur A; Mur B Sondage et
Description :Murs carreaux de extension de la
Salle de classe 4 2 platre ZPSO du ou des P173; P174 Idem photo : P173; P174
Zone : Mur A; Mur B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P173, P174
Mur A; Mur D
Identifiant :ZPSO-121 .
Description :Murs carreaux de . Oui I
Salle de classe 5 3 platre Ler tage - .Sa e P174
de classe 5: Mur
Zone : Mur A; Mur D D
Résultat : Absence d'amiante
A A -
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ZPS0-122 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur refend.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-122 Oui
Description :Enduit sur refend ler étage - Salle
Salle de classe 3 1 Zone : Mur B de classe 3: Mur P176
Résultat : Absence d'amiante D
Identifiant ;ZPSO-122 Mur D Sondage et
Description :Enduit sur refend extension de la
Salle de classe 4 2 Zoné . MurD ZPSO du ou des P175; P176 Idem photo : P175; P176
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
. P175, P176
Mur B
Identifiant :ZPSO-122 Oui
iption : . . _
Salle de classe 5 3 Description E.ndmt sur refend ler étage .Salle P175
Zone : MurB de classe 5: Mur
Résultat : Absence d'amiante B

ZPS0-123 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-123 Oui
iption : - - . ~
Salle de classe 3 1 Description En'dun: sur extérieur ler étage .Salle P177
Zone : Mur C de classe 3 : Mur
Résultat : Absence d'amiante C
Identifiant :ZPSO-123 Mur C Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 4 2 Zor.16 . Mur C ZPSO du ou des P177; P178 Idem photo : P177; P178
. e . échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P177, P178
Mur C
Identifiant :ZPSO-123 Oui
Salle de classe 5 3 Description :Enduit sur extérieur ler étage - Salle P178
Zone : Mur C de classe 5: Mur
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-124 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : ler étage

o
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-124 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 3 1 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P179; P180 Idem photo : P179; P180
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P179, P180
Identifiant :ZPSO-124 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 4 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P179; P180 Idem photo : P179; P180
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P179, P180
Structure
porteuse
extérieure
(poteaux)
Identifiant :ZPSO-124 | oul
FETS ] ler étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux de classe 5 :
Salle de classe 5 3 Zone :_ Structure porteuse St : P179; P180
. ructure porteuse
extérieure (poteaux) L.
Résultat : Absence d'amiante exterieure
— (poteaux)
A A - -
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ZPS0-128 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise hétérogene.

Niveau : 1er étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Mur A,B,C,D

Oui
Identifiant :ZPSO-128 ler étage -
Description :Colle grise Dégagement 2 :
Dégagement 2 1 hétérogéne Mur C P186; P187
Zone : Mur A,B,C,D ler étage -
Résultat : Absence d'amiante Dégagement 2 :
Mur D

ZPS0O-128-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : ler étage

. .. n° de - o
Localisation Description N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-128-2 Mur A,8,C,D exstgggiiaedztla
Dégagement 2 1 —‘;Descgort":rf Jl\j’l'J“rtAc?;Scagt gris ZPSO du ou des P187-2 Idem photo : P187-2
Résultat : Absence d'amiante echa;quII?o_r;(s) :

ZPS0-129 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : ler étage

n° de .. o O AR
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Mur A,C
Oui

Identifiant :ZPSO-129 ler étage -

Description :Murs carreaux de Dégagement 2 :
Dégagement 2 1 platre Mur A P188; P189

Zone : Mur A,C ler étage -

Résultat : Absence d'amiante Dégagement 2 :
Mur C

ZPS0-130 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit extérieur.

Niveau : ler étage

n° de .. s O
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Oui

Identifiant :ZPSO-130

Dégagement 2 Description :Enduit extérieur ler étage -
929 Zone : Mur D Dégagement 2 :

Résultat : Absence d'amiante Mur D

ZPS0-131 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur carreaux de platre coupe feu.

Niveau : ler étage

n° de o o o
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant : ZPSO-131

P i
Description :Mur carreaux de Ou

: a ler étage -
Dégagement 2 platre coupe feu i )
Zone : MurB Degal%leur:%nt 2:

Résultat : Absence d'amiante
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 Repérage Amiante - Démolition @ Amiante

ZPS0-132 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre sur escalier.

Niveau : 1er étage

. n° de . o
Localisation Description Prélevement
sondage

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-132
Description :Mur carreau de

Oui

. > . ler étage -
Dégagement 2 platre SL.II‘ escalier Dégagement 2 :
Zone : Mur A Mur A

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-133 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : ler étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
porteuse
(poteaux)
Identifiant : ZPSO-133 Oui
Description :Enduit sur poteaux ler étage -
Dégagement 2 1 Zone : Structure porteuse Dégagement 2 : P193; P194
(poteaux) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

ZPS0-136 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : 1er étage

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-136 Mur C; Mur D oui
Description :Colle de plinthes 1er étage - Salle
Salle de classe 1 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; dedl PP P200
Mur D e classe 1: Mur
Résultat : Absence d'amiante A
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-136 Mur G Mur D oui
Description :Colle de plinthes ler étage - Salle
Salle de classe 2 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; de classe 2 : Mur P199
Mur D A; Mur B; Mur C;
Résultat : Absence d'amiante Mur D

ZPS0-137 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché.

Niveau : ler étage
n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Mur A; Mur B

Identifiant :ZPSO-137
Description :Enduit a base de
Salle de classe 1 1 platre lissé ou taloché de classe 1: Mur
Zone : Mur A; Mur B B :

Résultat : Absence d'amiante 1
c‘-‘

_l ‘
1
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ler étage - Salle P201

Mur A
Identifiant :ZPSO-137

Description :Enduit a base de 1er étaO:I - Salle
Salle de classe 2 2 platre lissé ou taloché 9 N P202
. de classe 2 : Mur
Zone : Mur A A

Résultat : Absence d'amiante
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ZPS0-138 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-138
Description :Enduit a base de

Prélevement

Oui
ler étage - Salle

N° Prélevement

Zone : Mur B; Mur D
Résultat : Absence d'amiante

de classe 2 : Mur
D

Salle de classe 1 1 ciment lissé ou taloché de classe 1 : Mur P204
Zone : MurD D
Résultat : Absence d'amiante
Mur B; Mur D
Identifiant :ZPSO-138 oui
Description :Enduit a base de 1er étage - Salle
Salle de classe 2 2 ciment lissé ou taloché 9 P203

ZPS0-139 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit extérieur.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

de classe 2 : Mur

Mur C
Identifiant :ZPSO-139 Oui
Description :Enduit extérieur ler étage - Salle
Salle de classe 1 ! Zone : Mur C declasse 1: Mur P205
Résultat : Absence d'amiante C
Mur C
Identifiant :ZPSO-139 Oui
Salle de classe 2 > Description :Enduit extérieur ler étage - Salle P206

ZPS0-140 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteau.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Structure
. . B porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-140 extérieure ler étage - Salle
Description :Enduit sur poteau (poteaux) de classe 1 :
Salle de classe 1 1 Zone : Structure porteuse Structure ortel.Jse P208
extérieure (poteaux) extériZure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)
Structure
. . B porteuse Oui
MZPSO 140 extérieure ler étage - Salle
Description :Enduit sur poteau (poteaux) de classe 2 :
Salle de classe 2 2 Zone : Structure porteuse Structure Ol’tel.JSe P207
extérieure (poteaux) extériZure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)

ZPS0-143 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-143 MI\‘,IJLEE:,I"E:E
Description :Colle de plinthes Oui
San 1 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ler étage - San : P212
Mur D; Mur EMur F Mur A
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPS0O-143 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Colle de plinthes Mur C; Mur D extension de la
wcC 2 Zone : Mur A; Mur B; Mur C; ZPSO du ou des P212 Idem photo : P212
Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P212
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-144 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : 1er étage

Idem photo : P213

Résultat : Absence d'amiante

— n° de - o o
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant ;ZPSO-144 Mur B; Mur C Sondage et
Description :Bandes calicot extension de la
San 1 T i ZPSO du ou des P213
Zone : Mur B; Mur C . . N
. . P échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante
P213
Mur A; Mur
Identifiant :ZPSO-144 s‘chalc;:t?:e
Description :Bandes calicot Oui
wC 2 Zone : Mur A; Mur B,cloison ler étage - WC : P213
séparative Mur B

ZPS0-145 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-145
Description :Murs carreaux de

Mur A; Mur D;
Mur EMur F

Prélevement

N° Prélevement

Zone : Mur C; Mur D
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P214

A Oui
platre . R i
san 1 Zone : Mur A; Mur D; Mur EMur ler étage - San : p214
F Mur E
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPS0O-145 Mur C; Mur D Sondage et

Description :Murs carreaux de extension de la

wcC 2 platre ZPSO du ou des P214 Idem photo : P214

ZPS0-146 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-146

Prélevement

N° Prélevement

Cloison séparative
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P215

San 1 Description :.Colle de faience ter étaggl— San : P15
Zone : Mur E Mur E
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-146 Mur B; Mur C; Sondage et
Description :Colle de faience Mur D; Cloison extension de la
wcC 2 Zone : Mur B; Mur C; Mur D; séparative ZPSO du ou des P215 Idem photo : P215

ZPS0-149 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-149
Description :Colle de plinthes

Mur A,B,C,D

Prélevement

Sondage et
extension de la

N° Prélevement

Salle de classe 7 1 Zone : Mur A,B,C,D ZlPSO d_u ou des P218 Idem photo : P218
. - i échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante
P218
Mur A,B,C,D
Identifiant :ZPSO-149 oui
'Q i H i .
Bureau 2 Descri tlorj Colle de plinthes ler étage - Bureau P218
Zone : Mur A,B,C,D . Mur A
Résultat : Absence d'amiante ’
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-150 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Idem photo : P219

Identifiant :ZPSO-150 Mur A,B Sondage et
Description :Mur carreau de extension de la
Salle de classe 7 1 platre ZPSO du ou des P219
Zone : Mur AB échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P219
Mur A,B,D
Identifiant :ZPSO-150 Oui
Description :Mur carreau de ler étage - Bureau
Bureau 2 platre : Mur A P219; P220
Zone : Mur A,B,D ler étage - Bureau
Résultat : Absence d'amiante : MurB

ZPS0-151 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur extérieur.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-151
Description :Mur extérieur

Prélevement

Oui
ler étage - Salle

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

Salle de classe 6 1 Zone : Mur C de classe 6 : Mur p222
Résultat : Absence d'amiante Cc
Identifiant :ZPSO-151 Mur € Sondage et
Description :Mur extérieur extension de la
Salle de classe 7 2 one . Murc e ZPSO du ou des P221; P222 Idem photo : P221; P222
Résultat : Ab:sence d'amiante échantillon(s) :
e P221, P222
Mur C
Identifiant : ZPSO-151 oui
Bureau 3 Description : .Murexterleur ler étage - Bureau P221
Zone : Mur C . Mur C

ZPS0O-152 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit a base de ciment,
lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Niveau : ler étage

. n°de . I I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-152 Sructure . |
Description :Enduit a base de porteuse . Oui ‘
; = . extérieure ler étage - Salle
ciment, lissé ou taloché (poteaux) de classe 6 :
Salle de classe 6 1 (ragréage, débullage, lissage) Structure or‘te.use P224 o=
Zone : Structure porteuse . .p
e exteérieure
extérieure (poteaux) (poteaux)
Résultat : Absence d'amiante P /
Identifiant :ZPSO-152 Structure
Description :Enduit a base de porteuse Sondage et
ciment, lissé ou taloché extérieure extension de la
Salle de classe 7 2 (ragréage, débullage, lissage) (poteaux) ZPSO du ou des P223; P224 Idem photo : P223; P224
Zone :_ Structure porteuse échantillon(s) :
extérieure (poteaux) P223, P224
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-152 St:‘:t”re )
Description :Enduit & base de porteuse . Oui
- = . extérieure ler étage - Bureau
ciment, lissé ou taloché (poteaux) . Structure
Bureau 3 (ragréage, débullage, lissage) : p223
; porteuse
Zone : Structure porteuse P
e exterieure
extérieure (poteaux) (poteaux)
Résultat : Absence d'amiante P
A N A N -
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ZPS0-153 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poutre.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Stucture
Identifiant :ZPSO-153 porteuse oui
P . extérieure .
Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Salle
Salle de classe 6 1 Zone : Stucture porteuse de classe 6 : P225
extérieure (poutre) Stucture porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)
Identifiant :ZPSO-153 Stucture Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 7 2 Zone : Stucture porteuse extérieure ZPSO du ou des P225; P226 Idem photo : P225; P226
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P225, P226
Stucture
Identifiant :ZPSO-153 porteuse oui
A . extérieure .
Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Bureau
Bureau 3 Zone : Stucture porteuse : Stucture P226
extérieure (poutre) porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)

ZPS0-154 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : ler étage

. n° de o o -
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant : ZPSO-154 Oui
Description :Bandes calicot ler étage - Salle
Salle de classe 6 1 Zone : MurB de classe 6 : Mur p228
Résultat : Absence d'amiante B
Mur D
Identifiant : ZPSO-154 Oui
Description :Bandes calicot ler étage - Salle
Salle de classe 7 2 Zone : Mur D de classe 7 : Mur p227
Résultat : Absence d'amiante D

ZPS0O-156 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Mur A,B,C,D

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 : Mur
A

Identifiant :ZPSO-156
Description :Colle de plinthes
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Salle de classe 6

ZPS0O-157 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 : Mur
D

Identifiant :ZPSO-157
Description :Colle de faience
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Salle de classe 6
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-158 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Paillasses

Oui

Identifiant :ZPSO-158

Salle de classe 6 Description :Colle de faience ler étage - Salle
Zone : Paillasses de classe 6 :

Résultat : Absence d'amiante Paillasses

ZPS0-160 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : ler étage

n° de

Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 : Mur
D

Identifiant :ZPSO-160
Description :Enduit sur extérieur
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Salle de classe 6

ZPS0-161 : Partie a inspecter : Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite | Description : Panneaux, plaques en fibres-ciment de
vantail, bakelite.

Niveau : ler étage

n° de
sondage
Identifiant :ZPSO-161 Porte sur GT
Description :Panneaux, plaques
en fibres-ciment de vantail,
bakelite
Zone : Porte sur GT
Quantification : 1,50 m2

Résultat : Présence d'amiante

Description Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 : Porte
sur GT

Salle de classe 6

ZPS0O-163 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

Localisation Description Zone Préleveme| N° Prélevement

sondage

Mur A,B,C,D

Identifiant :ZPSO-163 .
Oui

Description :Colle de plinthes . )
Local 1 Zone : Mur A,B,C,D 1er1et.a(_:46url_Bocal

Résultat : Absence d'amiante

ZPSO-164 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre.

Niveau : ler étage
n° de
sondage

Description Prélevement N° Prélevement

Localisation

Mur A,D 4 |
Identifiant :ZPSO-164 .

Description :Mur carreau de Oui
Local 1 1 platre ler étage - Local P238
Zone : Mur AD 1:MurA y i ,:
e

Résultat : Absence d'amiante
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ZPS0-165 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : 1er étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-165

P - Oui
D : .
Local 1 Description (.:olle de faience 1er étage - Local
Zone : Mur B
1:MurB

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-166 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur escalier.

Niveau : ler étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-166

- B ’ Oui
p : .
Local 1 Description EI’.IdUIt sur escalier 1er étage - Local
Zone : Mur B
1: MurB

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-167 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit extérieur.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-167

- X P Oui
p : .
Local 1 Description I?ndmt extérieur 1er étage - Local
Zone : Mur C
1:MurC

Résultat : Absence d'amiante

ZPSO-168 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : ler étage

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Structure
P B porteuse Oui
Desc%fizssgr 1?)?eaux extérieure ler étage - Local
Description : .
P (poteaux) 1 : Structure

Zone : Structure porteuse
extérieure (poteaux)
Résultat : Absence d'amiante

Local 1
porteuse
extérieure

(poteaux)

ZPSO-169 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Localisation Description

Structure

Identifiant :ZPSO-169 porcuse oui
Description :Enduit sur poutre exterieure ler étage - Local
. (poutre)

1 : Structure
porteuse
extérieure (poutre)

Zone : Structure porteuse
extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

Local 1
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d P Amiante

 Repérage Amiante - Démolition

ZPSO-171 : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie) | Description : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur

serrurerie).

Niveau : ler étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-171 Porte coupe feu

Description :Joint des portes
coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant
y compris occulus, et sur
serrurerie)

Zone : Porte coupe feu
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage -
Dégagement 1 :
Porte coupe feu

Dégagement 1; ler étage -
Dégagement 2

ZPS0-172 : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie) | Description : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur

serrurerie).
Niveau : 1er étage

n° s
G2 Description N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPS0O-172 Porte coupe feu
Description :Joint des portes
coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant
y compris occulus, et sur
serrurerie)
Zone : Porte coupe feu
Résultat : Absence d'amiante

Localisation

Oui
ler étage -
Dégagement 1 :
Porte coupe feu

Dégagement 1; ler étage -
Dégagement 2

ZPS0-173 : Partie a inspecter : Joint de dilatation | Description : Joint de dilatation.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Localisation Description

Mur et sol

Oui

Identifiant :ZPSO-173

Dégagement 1 Description :Joint de dilatation ler étage -
9a9 Zone : Mur et sol Dégagement 1 :

Résultat : Absence d'amiante Mur et sol

ZPS0O-175 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : 2éme étage

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Mur A; Mur C
Identifiant :ZPSO-175 oui
Description :Murs carreaux de N by
. A 2éme étage -
Dégagement 1 1 platre Dégagement 1 :
Zone : Mur A; Mur C 9 (_I\J/Iur c !
Résultat : Absence d'amiante
Mur A; Mur C
Identifiant :ZPSO-175 oui
Description :Murs carreaux de >éme étage -
Dégagement 2 2 platre Déga emegt 2 P250
Zone : Mur A; Mur C 9 ?/IurA !
Résultat : Absence d'amiante
A N A N - -
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ZPS0-176 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : 2eme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-176

Prélevement

Oui

N° Prélevement

. Description :Enduit sur extérieur 2éme étage -
Degagement 1 1 Zone : Mur D Dégagement 1 : P253
Résultat : Absence d'amiante Mur D
Mur B
Identifiant :ZPSO-176 Oui
. Description :Enduit sur extérieur 2éme étage -
Dégagement 2 2 Zone : Mur B Dégagement 2 : P252
Résultat : Absence d'amiante Mur B

ZPS0-177 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreaux de platre sur escalier.

Niveau : 2eéme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

Mur A
Identifiant :ZPSO-177 oui
Description :Mur carreaux de 2&me étage -
Dégagement 1 1 platre sur escalier Décn eme?\t L. p254
Zone : Mur A 9 ?/IurA .
Résultat : Absence d'amiante
Mur A
Identifiant :ZPSO-177 oui
Description :Mur carreaux de 2&me étage -
Dégagement 2 2 platre sur escalier Décn eme?\t 5. pP255
Zone : Mur A 9 I%IurA .

ZPS0-178 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreau de platre coupe feu.

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement
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Mur B
Identifiant :ZPSO-178 oui
Description :Mur carreau de N . )
Dégagement 1 1 platre coupe feu Die?ee;t:gsl . P257
Zone : Mur B 9 I%Iur B '
Résultat : Absence d'amiante
Mur D
Identifiant :ZPSO-178 oui
Description :Mur carreau de N . )
Dégagement 2 2 platre coupe feu Dée?ee;tzgsz . P256
Zone : MurD 9 I%Iur D '
Résultat : Absence d'amiante
_— - - -
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 Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante

ZPS0-179 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : 2eme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Structure
porteuse

Prélevement

N° Prélevement

(poteaux)
Résultat : Absence d'amiante

Structure porteuse
(poteaux)

Identifiant :ZPSO-179 Oui
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) 2éme étage -
Dégagement 1 1 Zone : Structure porteuse Dégagement 1 : P259
(poteaux) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)
Structure
Identifiant :ZPSO-179 (p;’;z:zi) oui
Description :Enduit sur poteaux 2éme étage -
Dégagement 2 2 Zone : Structure porteuse Dégagement 2 : P258

ZPS0O-182 : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie) | Description : Matériau compact incolore avec fibres.

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-182

Prélevement

N° Prélevement

Zone : MurD
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P263

Description :Matériau compact N o',’“
. - y 2eme étage -
Dégagement 1 1 incolore avec fibres . i P263
X Dégagement 1 :
Zone : Mur B Mur B
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-182 Mur D Sondage et
Description :Matériau compact extension de la
Dégagement 2 2 incolore avec fibres ZPSO du ou des P263 Idem photo : P263

ZPS0O-182-2 : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie) | Description : Matériau souple noir avec poussiéres.

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-182-2 Mur B Sondage et
Description :Matériau souple noir extension de la
Dégagement 1 1 avec poussiéeres ZPSO du ou des P263-2 Idem photo : P263-2
Zone : Mur B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P263-2
Identifiant :ZPS0O-182-2 Mur D Sondage et
Description :Matériau souple noir extension de la
Dégagement 2 2 avec poussiéres ZPSO du ou des P263-2 Idem photo : P263-2
Zone : MurD échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P263-2
A 00\ A A ¥
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 Repérage Amiante - Démolition

a

serrurerie).

ZPS0O-183 : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie) | Description : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Idem photo : P264

Résultat : Absence d'amiante

Identifiant :ZPSO-183 Mur B
Description :Joint des portes
; Sondage et
coupe-feu, phoniques ou pare ]
. flammes (sur battant et dormant extension de la
Dégagement 1 1 . ZPSO du ou des P264
y compris occulus, et sur . . K
; échantillon(s) :
serrurerie) P64
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-183 Mur D
Description :Joint des portes
coupe-feu, phoniques ou pare Oui
Dégagement 2 > flammes (suf battant et dormant %eme étage - ) P264
y compris occulus, et sur Dégagement 2 :
serrurerie) Mur D
Zone : MurD

ZPS0-184 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre projeté | Description : Murs carreaux de platre.

Niveau : 2eme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-184
Description :Murs carreaux de

Zone

Mur A; Mur D

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle

N° Prélevement

Zone : Mur A; Mur B
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P265, P266

Salle de classe 1 1 platre X P266
Zone : Mur A; Mur D de classcle:) L Mur
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-184 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D extension de la
Salle de classe 2 2 platre ZPSO du ou des P265; P266 Idem photo : P265; P266
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P265, P266
Mur A; Mur B;
Identifiant :ZPSO-184 Mur D oui
Description :Murs carreaux de 2éme étage - Salle
Salle de classe 3 3 platre de classeg3 Mur P265
Zone : Mur A; Mur B; Mur D D :
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-184 Mur A; Mur D Sondage et
Description :Murs carreaux de extension de la
Salle de classe 4 4 platre ZPSO du ou des P265; P266 Idem photo : P265; P266
Zone : Mur A; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P265, P266
Identifiant :ZPSO-184 Mur A; Mur B Sondage et
Description :Murs carreaux de extension de la
Dépét 2 5 platre ZPSO du ou des P265; P266 Idem photo : P265; P266

ZPS0-186 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Matériau compact gris.

Niveau : 2eéme étage

Localisation

Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2;
2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de
classe 4

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-186
Description :Matériau compact
gris
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Mur A,B,C,D

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle
de classe 4 : Mur
A
2éme étage - Salle
de classe 2 : Mur
A

N° Prélevement

P269; P270
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-186-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle blanche avec couche en papier., Partie a inspecter : Colle de carrelage
| Description : Colle blanche avec couche en papier, Colle beige avec couche cartonnée.

Niveau : 2éme étage

Localisation

Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2;
2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de
classe 4

n° de
sondage

Description :Colle blanche avec

Description

Identifiant :ZPSO-186-2

Mur A,B,C,D

Prélevement

Sondage et
extension de la

N° Prélevement

1 couche en papier ZPSO du ou des P269-2 Idem photo : P269-2
Zone : Mur A,B,C,D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P269-2
Identifiant :ZPSO-186-2 Mur A,B,C,D Sondage et
Description :Colle beige avec extension de la
ZPSO du ou des P270-2 Idem photo : P270-2

couche cartonnée
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P270-2

ZPS0-187 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur escalier.

Niveau : 2éme étage

Localisation

Salle de classe 1

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-187
Description :Enduit sur escalier
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle
de classe 1 : Mur
B

N° Prélevement

ZPS0-188 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Dépot 2

Zone : Mur D
Résultat : Présence d'amiante

Dépbt 2 : Mur D

Identifiant :ZPSO-188 Mur B Sondage et
Description :Bandes calicot extension de la
Salle de classe 4 1 Zone : MurB ZPSO du ou des P272
Quantification : 30 m2 échantillon(s) :
Résultat : Présence d'amiante P272
Mur D
Identifiant :ZPSO-188 oui
ipti H i N .
5 Description :Bandes calicot 2&me étage - P272

Idem photo : P272

ZPS0-190 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : 2éme étage

Localisation

Dépbt 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-190
Description :Colle de plinthes
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Prélevement

Oui
2éme étage -
Dépét 2 : Mur D

N° Prélevement

/=~
INGE@IDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

1

e Duc 54500 Vandceuvre-Les

-Nancy | Tél. : 0383987973

70/282 \

Rapportdu:
02/07/2024



Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-191 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : 2eme étage

. n° de .
Localisation Description

Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-191 Oui
Description :Enduit sur extérieur 2éme étage - Salle
Salle de classe 1 1 Zone : Mur C de classe 1 : Mur P276
Résultat : Absence d'amiante C
Identifiant :ZPSO-191 Mur € Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 2 2 Zone : Mur C ZPSO du ou des P275; P276 Idem photo : P275; P276
Résultat : Ab.sence d'amiante échantillon(s) :
I P275, P276
Identifiant :ZPSO-191 Mur C Sondage et
Description :Enduit sur extérieur extension de la
Salle de classe 3 3 Zone : Mur C ZPSO du ou des P275; P276 Idem photo : P275; P276
Résultat : Ab:sence d'amiante échantilion(s) :
e P275, P276
Mur C
Identifiant : ZPSO-191 Oui
Description :Enduit sur extérieur 2éme étage - Salle
Salle de classe 4 4 Zone : Mur C de classe 4 : Mur P275
Résultat : Absence d'amiante Cc
Identifiant :ZPSO-191 Mur C eongage et
And ipti : i eri . . .
Dépét 2 5 Description ;Endult sur extérieur ZPSO du ou des P275; P276 Idem photo : P275; P276
Résultat : Ab.sence d'amiante échantilion(s) :
. P275, P276

ZPS0-192 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : 2eme étage

o e n° de _ o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
o . ~ porteuse Oui
MZPSO 192 extérieure 2éme étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 1 :
Salle de classe 1 1 Zone : Structure porteuse . P278
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) extérieure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)
Identifiant :ZPS0O-192 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 2 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P277; P278 Idem photo : P277; P278
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P277, P278
Identifiant :ZPS0O-192 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 3 3 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P277; P278 Idem photo : P277; P278
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P277, P278
Structure
o . B porteuse Oui
MZPSO 192 extérieure 2éme étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 4 :
Salle de classe 4 4 Zone : Structure porteuse . P277
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) extérieure
Résultat : Absence d'amiante (poteaux)
Identifiant :ZPS0O-192 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Dépbt 2 5 Zone :_Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P277; P278 Idem photo : P277; P278
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P277, P278
. —— - -
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-196 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : 2eme étage

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-196 Paillasses Sondage et
Description :Colle de faience extension de la
Salle de classe 2 1 - ) ZPSO du ou des P284; P285 Idem photo : P284; P285
Zone : Paillasses . . N
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
: P284, P285
Paillasses
Identifiant :ZPSO-196 Oui
ition : " . . _
Salle de classe 3 > Descrlptlon. Col!e de faience 2éme étage Sélle P284
Zone : Paillasses de classe 3:
Résultat : Absence d'amiante Paillasses
Paillasses
Identifiant :ZPSO-196 Oui
iotion : " . . _
Salle de classe 4 3 Descrlptlon' Col!e de faience 2éme étage Sélle P285
Zone : Paillasses de classe 4 :
Résultat : Absence d'amiante Paillasses
Identifiant :ZPSO-196 Paillasses Sondage et
Description :Colle de faience extension de la
P : . . .
Dépot 2 4 - . ZPSO du ou des P284; P285 Idem photo : P284; P285
Zone : Paillasses 5 R K
Résultat : Absence d'amiante échantilion(s) :
e P284, P285

ZPS0-198 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Peinture non séparable colle grise avec couche cartonnée.

Niveau : 2éme étage

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant : ZPSO-198
Description :Peinture non
séparable colle grise avec

couche cartonnée
Zone : Mur B
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage - Salle
de classe 4 : Mur
B

Salle de classe 3; 2éme
étage - Salle de classe 4

ZPS0-198-2 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Matériau platreux blanc en vrac.

Niveau : 2éme étage
n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-198-2 Mur B Sondage et
Salle de classe 3: 2eme Description :Matériau platreux extension de la
. ! 1 blanc en vrac ZPSO du ou des p287-2 Idem photo : P287-2
étage - Salle de classe 4 Zone : Mur B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante p287-2

ZPS0-199 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Matériau platreux blanc.

Niveau : 2eéme étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-199
Description :Matériau platreux
blanc
Zone : MurD
Résultat : Absence d'amiante

Oui

2éme étage - Salle
de classe 9 : Mur
D

Salle de classe 9

ZPS0-199-2 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle grise avec couche cartonnée.

Niveau : 2éme étage

— n° de - 0 o Drsla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-199-2

Description :Colle grise avec
couche cartonnée
Zone : Mur D

Quantification : 2,5 m2

Résultat : Présence d'amiante
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a

ZPS0-201 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Localisation

Niveau : 2eme étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-201
Description :Colle de plinthes

Mur A,B,C,D

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle

N° Prélevement
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Salle de classe 5 Zone : Mur A,B,C,D de classe 5 : Mur P292
Résultat : Absence d'amiante A
Identifiant :ZPSO-201 Mur A,B,C,D Sondage et
Description :Colle de plinthes extension de la
Salle de classe 6 T ZPSO du ou des P291; P292 Idem photo : P291; P292
Zone : Mur A,B,C,D . . X
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
mesRat P291, P292
Identifiant :ZPSO-201 Mur A,B,C,D Sondage et
Description :Colle de plinthes extension de la
Salle de classe 7 N p ZPSO du ou des P291; P292 Idem photo : P291; P292
Zone : Mur A,B,C,D P .
Résultat : Absencé c:l'a’miante échantilion(s) :
e P291, P292
Identifiant : ZPSO-201 Mur A,B,C,D eongage et
Salle de classe 8 Description :Colle de plinthes ZPSO du ou des P291; P292 Idem photo : P291; P292
Zone : Mur A,B,C,D . . K
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
I P291, P292
Identifiant : ZPSO-201 Mur A,B,C,D Sondage et
Description :Colle de plinthes extension de la
Salle de classe 9 Zone : Mur A B g D ZPSO du ou des P291; P292 Idem photo : P291; P292
Résumbsencé él'a’miante échantilion(s) :
e P291, P292
Identifiant :ZPSO-201 Mur A,B,C,D Sondage et
Description :Colle de plinthes extension de la
Salle de classe 10 . ZPSO du ou des P291; P292 Idem photo : P291; P292
Zone : Mur AB,C,D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P21, P292
Mur A,B,C,D
Identifiant :ZPSO-201 Oui
Description :Colle de plinthes 2éme étage - Salle
Salle de classe 11 Zone : Mur A,B,C,D de classe 11 : Mur P291
Résultat : Absence d'amiante A
A A - -
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ZPS0-202 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Murs carreaux de platre.

Localisation

Niveau : 2eme étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-202
Description :Murs carreaux de

Mur A; Mur D

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle

N° Prélevement

Salle de classe 5 1 latre P293
Zone : FIfllur A; Mur D de class% 5 ¢ Mur
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant : ZPS0-202 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D extension de la
Salle de classe 6 2 platre ZPSO du ou des P293; P294 Idem photo : P293; P294
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P293, P294
Identifiant :ZPSO-202 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D extension de la
Salle de classe 7 3 platre ZPSO du ou des P293; P294 Idem photo : P293; P294
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P293, P294
Identifiant :ZPS0O-202 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D extension de la
Salle de classe 8 4 platre ZPSO du ou des P293; P294 Idem photo : P293; P294
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P293, P294
Identifiant :ZPS0O-202 Mur A; Mur B; Sondage et
Description :Murs carreaux de Mur D extension de la
Salle de classe 9 5 platre ZPSO du ou des P293; P294 Idem photo : P293; P294
Zone : Mur A; Mur B; Mur D échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P293, P294
Mur A; Mur B
Identifiant :ZPSO-202 .
P Oui
Description :Murs carreaux de 2&me étage - Salle
Salle de classe 10 6 platre d X P294
i i e classe 10 : Mur
Zone : Mur A; Mur B B
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPS0O-202 Mur A Sondage et
Description :Murs carreaux de extension de la
Salle de classe 11 7 platre ZPSO du ou des P293; P294 Idem photo : P293; P294
Zone : Mur A échantillon(s) :

Résultat : Absence d'amiante

P293, P294

ZPS0-203 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot.

Localisation

Niveau : 2éme étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-203
Description :Bandes calicot

Prélevement

Oui
2éme étage - Salle

N° Prélevement

Salle de classe 5 1 Zone : MurB de classe 5 : Mur P296

Résultat : Présence d'amiante B
Mur D
Identifiant :ZPSO-203 Oui
Description :Bandes calicot 2éme étage - Salle

Salle de classe 11 2 Zone : Mur D de classe 11 : Mur P295

Résultat : Absence d'amiante D
- A N B -
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-204 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.
Niveau : 2eme étage
. n° de - o o motls
Localisation e Description Prélevement N° Prélevement
Mur B; Mur C
Identifiant :ZPSO-204 Oui
Description :Enduit sur extérieur 2éme étage - Salle
Salle de classe 5 1 Zone : Mur B; Mur C de classe 5 : Mur p297
Résultat : Absence d'amiante C
Identifiant :ZPSO-204 Mur C oondage o
Description :Enduit sur extérieur . . .
Salle de classe 6 2 Zone : Mur C ZPSO du ou des P297; P298 Idem photo : P297; P298
. o o échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P297, P298
Identifiant :ZPSO-204 Mur C exstgggii?]e P
iption : i Eri . . .
Salle de classe 7 3 Deseri t"’zr;ni"_dup',fusr“(r:e’(ter'e“r ZPSO du ou des P297; P298 Idem photo : P297; P298
. e . échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P297, P298
Identifiant :ZPSO-204 Mur C exstg:gii%e o
Salle de classe 8 4 Description . t"’zrzmi"fjuh',fusruge"ter'e“r ZPSO du ou des P297; P298 Idem photo : P297; P298
. o . échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P297, P298
Identifiant :ZPSO-204 Mur C exstg:gii?]e o
Salle de classe 10 5 Description < t"’zr;n'i“_dup',fusr”(r:e’(ter'e“r ZPSO du ou des P297; P298 Idem photo : P297; P298
. o o échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P297, P298
Identifiant :ZPS0O-204 Mur C; Mur D Oui
Description :Enduit sur extérieur 2éme étage - Salle
Salle de classe 11 6 Zone : Mur C; Mur D de classe 11 : Mur p298
Résultat : Absence d'amiante D
Identifiant :ZPSO-204 Mur C exStZ:gii?medztla
Dépét 1 7 Description 2 t"’zr:mi“,d“h',fusruge’(te”e“r ZPSO du ou des P297; P298 Idem photo : P297; P298
. e . échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P297, P298
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-205 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit sur poteaux.

Localisation

Niveau : 2eme étage

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Structure
o . porteuse Oui
b 71;1erl1t|ﬂz.ant :ZPS0-205 extérieure 2é&me étage - Salle
escription :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 5 :
Salle de classe 5 1 Zone i ‘_structure porteuse Structure porteuse P299
extérieure (poteaux) L.
Résultat : Absence d'amiante exterieure
(poteaux)
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 6 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 7 3 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 8 4 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 9 5 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Salle de classe 10 6 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300
Structure
. X porteuse Oui
Identifiant :2PS0-205 extérieure 2éme étage - Salle
Description :Enduit sur poteaux (poteaux) de classe 11 :
Salle de classe 11 7 Zone : Structure porteuse . P300
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) .
Résultat : Absence d'amiante exterieure
(poteaux)
Identifiant :ZPSO-205 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poteaux porteuse extension de la
Dépot 1 8 Zone :_Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P299; P300 Idem photo : P299; P300
extérieure (poteaux) (poteaux) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P299, P300

ZPS0-208 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe.

Localisation

Dépét 1

Niveau : 2eéme étage

n° de

sondage

Description

Identifiant :ZPSO-208
Description :Colle de plinthe
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Mur A,B,C,D

Prélevement

Oui
2éme étage -
Dépbt 1 : Mur A

N° Prélevement

ZPS0-210 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthe.

Localisation

Local 1

Niveau : 2éme étage

n° de

sondage

Description

Identifiant :ZPSO-210
Description :Colle de plinthe
Zone : Mur A,B,C,D
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Prélevement

Oui
2éme étage -
Local 1: MurD

N° Prélevement
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-211 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Mur carreaux de platre.

Niveau : 2eme étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-211
Description :Mur carreaux de
platre
Zone : Mur AB
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage -
Local 1: MurB

Local 1

ZPS0-212 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Mur sur escalier.

Niveau : 2éme étage

n° de

Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-212
Description :Mur sur escalier
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage -
Local 1: MurD

Local 1

ZPS0-213 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.

Niveau : 2eéme étage

n° de o an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-213
Description :Colle de faience
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage -

Local 1
Local 1: MurD

ZPS0-214 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit sur poteaux.

Niveau : 2eme étage

n° de . an AR
Description Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Structure
. . porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-214 extérieure 2éme étage -
Description :Enduit sur poteaux )
. (poteaux) Local 1:
Local 1 Zone : Structure porteuse
- Structure porteuse
extérieure (poteaux) L
Résultat : Absence d'amiante exterieure
e (poteaux)

ZPS0-216 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit extérieur.

Niveau : 2eéme étage

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Localisation Description

(14

Identifiant :ZPSO-216
Description :Enduit extérieur
Zone : Mur C
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage -

Local 1
Local 1: MurC

-— -— - -
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°  'Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-218 : Partie a inspecter : Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite | Description : Panneaux, plaques en fibres-ciment de

vantail, bakelite.

Niveau : 2éme étage

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Description

Localisation

Porte placard
technique

Identifiant :ZPSO-218
Description :Panneaux, plaques
en fibres-ciment de vantail,
bakelite
Zone : Porte placard technique
Résultat : Présence d'amiante

Oui
2éme étage - Salle
de classe 11 :
Porte placard

technique

Salle de classe 11

ZPS0-219-Extérieur escalier : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit sur extérieur.

Niveau : Rez de chaussée
n° de
sondage

Description Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation

Oui
ler étage - Cage
d'escalier 1 : Mur
D
ler étage - Cage
d'escalier 1 : Mur
C

Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2;
ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier 1 PP ) -
5 ; Description :Enduit sur extérieur N .
2,’ Zem_e ete'age‘ - Cage Résultat : Absence d'amiante 2§me e{:age ~ Cage
d'escalier 1; 2eme étage - d'escalier 2 : Mur
Cage d'escalier 2 B
2éme étage - Cage

d'escalier 2 : Mur

C

Identifiant :ZPSO-219-Extérieur

escalier P317; P318; P328;

P329

ZPS0-219-plinthes escalier : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Zone Prélevement N° Prélevement

Description

Localisation

Mur A,B,C,D

Cage d'escalier 1; Rez de Oui

chaussée - Cage d'escalier 2;

Identifiant : ZPS0O-219-plinthes
escalier

ler étage - Cage
d'escalier 1 : Mur

/=~
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ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier 1 Description :Colle de plinthes B P321; P326
2; 2éme étage - Cage Zone : Mur A,B,C,D 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2éme étage - Résultat : Absence d'amiante d'escalier 2 : Mur
Cage d'escalier 2 D
A N AN - -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-219-porte CF escalier : Partie a inspecter : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris
occulus, et sur serrurerie) | Description : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus,

et sur serrurerie).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2;
ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier
2; 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2éme étage -
Cage d'escalier 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-219-porte CF
escalier
Description :Joint des portes
coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant
y compris occulus, et sur
serrurerie)
Zone : Mur A
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Mur A

Prélevement

Oui
ler étage - Cage
d'escalier 1 : Mur
A
2éme étage - Cage
d'escalier 2 : Mur
A

N° Prélevement

P323; P332

ZPS0-219-Poteaux extérieur escalier : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description

: Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2;
ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier
2; 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2eme étage -
Cage d'escalier 2

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-219-Poteaux
extérieur escalier
Description :Enduit a base de
ciment, lissé ou taloché
(ragréage, débullage, lissage)
Zone : Poteau
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Poteau

Prélevement

Oui
ler étage - Cage
d'escalier 1 :
Poteau
2éme étage - Cage
d'escalier 2 :
Poteau

N° Prélevement

P319; P330

ZPS0-219-Refend escalier : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit sur refend.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2;
ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier
2; 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2éme étage -
Cage d'escalier 2

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-219-Refend
escalier
Description :Enduit sur refend
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Prélevement

Oui
ler étage - Cage
d'escalier 1 : Mur
B
2éme étage - Cage
d'escalier 2 : Mur
D

N° Prélevement

P316; P327

ZPS0-221 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : ler étage

Localisation

Salle de classe 12

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-221
Description :Colle de plinthes
Zone : Plinthes placard
Résultat : Absence d'amiante

Zone

Plinthes placard

Prélevement

Oui
ler étage - Salle
de classe 12 :
Plinthes placard

N° Prélevement
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-222 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de plinthes.

Niveau : 2eme étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Mur A,B,C,D
Identifiant :ZPS0O-222 Oui
. Description :Colle de plinthes 2éme étage -
Degagement 1 1 Zone : Mur A,B,C,D Dégagement 1 : P336
Résultat : Absence d'amiante Mur D
Mur A,B,C,D
Identifiant :ZPS0O-222 Oui
. Description :Colle de plinthes 2éme étage -
Dégagement 2 2 Zone : Mur A,B,C,D Dégagement 2 : P335
Résultat : Absence d'amiante Mur B

ZPS0-237 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit a base de ciment,
lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Piéces : Parties extérieures

n° de _ an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Poteaux préau

Identifiant :ZPSO-237

Description :Enduit a base de oui
Parties extérieures 1 ciment, lissé ou taloché Parties extérieures P360; P361
(ragréage, débullage, lissage) X .
: Poteaux préau

Zone : Poteaux préau
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-245 : Partie a inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,

).

Niveau : Rez de chaussée

n° de .. s O
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPS0O-245
Description :Peinture décorative
(pailletées, gouttelettes, ...)
Zone : Mur A
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Local stockage :
Mur A

Local stockage

ZPS0-246 : Partie a inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,

).

Niveau : Rez de chaussée

nO
Localisation 0 Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Mur B,C
Oui
Identifiant :ZPSO-246 Rez de chaussée -
Description :Peinture décorative Local stockage :
Local stockage 1 (pailletées, gouttelettes, ...) Mur B P372; P373
Zone : Mur B,C Rez de chaussée -
Résultat : Absence d'amiante Local stockage :
Mur C
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-247 : Partie a inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,

b

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Description Prélevement N° Prélevement

Localisation

Identifiant :ZPSO-247
Description :Peinture décorative
(pailletées, gouttelettes, ...)
Zone : Mur D
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Local stockage :
Mur D

Local stockage

ZPS0-249 : Partie a inspecter : Peinture et ciment | Description : Peinture et ciment.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
porteuse
poteau/poutre

Oui
Rez de chaussée -
Local stockage :
Structure porteuse
poteau

Identifiant : ZPS0O-249
Description :Peinture et ciment
Zone : Structure porteuse
poteau/poutre
Résultat : Absence d'amiante

Local stockage

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPS0-007 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

o e n° de _ o -
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure
porteuse

Identifiant : ZPSO-007 Oui
Description :Enduit sur poutre (poutres) Rez de chaussée -
Dégagement 1 1 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 1 : P008
(poutres) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poutres)

ZPSO-008 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-008
Description :Isolant posé dans le
plénum au-dessus du panneau
de faux plafond
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Plafond

Dégagement 1; Rez de
chaussée - Salle 1
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-015 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-015 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
San 1 1 plaques ZPSO du ou des P019 Idem photo : PO19
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P019
Plafond
Identifiant :ZPSO-015
Description :Panneaux et Oui
San 2 2 plaques Rez de chaussée - P019
Zone : Plafond San 2 : Plafond
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-015 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
Wc 1 3 plaques ZPSO du ou des P019 Idem photo : PO19
Zone :_ Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P019
Identifiant :ZPSO-015 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
Wc 2 4 plaques ZPSO du ou des P019 Idem photo : PO19
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO19

ZPS0-021 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 1

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPS0O-021
Description :Enduit sur poutre
Zone : Structure porteuse
extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

Structure
porteuse
extérieure
(poutre)

Oui

Rez de chaussée -
Salle 1 : Structure

porteuse

extérieure (poutre)

N° Prélevement

ZPS0-029 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Plafond
Identifiant :ZPSO-029
Description :Isolant posé dans le Oui
. plénum au-dessus du panneau Rez de chaussée -
Degagement 2 1 de faux plafond Dégagement 2 : Po41
Zone : Plafond Plafond
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-029 Plafond
PP . Sondage et
Description :Isolant posé dans le extension de la
Salle 2 2 plénum au-dessus du panneau ZPSO du ou des P041 Idem photo : PO41
de faux plafond échantillon(s) :
Zone :_Plafond PO41 :
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-029 Plafond
PE— . Sondage et
Description :Isolant posé dans le ]
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle 3 3 ZPSO du ou des P041 Idem photo : P041
de faux plafond P . X
X échantillon(s) :
Zone :_Plafond P41
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-029 Plafond
P— . Sondage et
Description :Isolant posé dans le ]
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle 4 4 ZPSO du ou des P041 Idem photo : P041
de faux plafond P . X
X échantillon(s) :
Zone :_Plafond P41
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-029 Plafond
P— . Sondage et
Description :Isolant posé dans le ]
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle 5 5 ZPSO du ou des P041 Idem photo : P0O41
de faux plafond P . K
X échantillon(s) :
Zone :_Plafond P41
Résultat : Absence d'amiante
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-042 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage
Plafond

Identifiant :ZPSO-042

Description :Panneaux et Oui

Rez de chaussée -

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Dégagement 3 1 plaques : . P058
Zone : Plafond Degapgiefmegt 3
Résultat : Absence d'amiante aron
Identifiant :ZPSO-042 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
Dégagement 4 2 plaques ZPSO du ou des PO58 Idem photo : PO58
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P058

ZPS0-044 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

structure oui
Identifiant :ZPSO-044 poreuse Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poutre (poutres) Dégagement 4 :
Dégagement 4 1 Zone :_structure porteuse Enduit sur P0O61
exrérieure (poutres) structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante exrérieure
(poutres)
structure oui
Identifiant :ZPSO-044 poreuse Rez de chaussée -
Description :Enduit sur poutre (poutres) Salle 4 : Enduit
Salle 4 2 Zone : structure porteuse sur structure P062
exrérieure (poutres) porteuse
Résultat : Absence d'amiante exrérieure
(poutres)

ZPS0-051 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment projeté | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée
n° de
sondage
Structure

Identifiant :ZPSO-051 P oui
Description :Enduit sur poutre exterieure Rez de chaussée -
: (poutre)

Wc 3 : Structure
porteuse
extérieure (poutre)

Zone : Structure porteuse
extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

ZPS0-052 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

Plafond
Identifiant :ZPSO-052
Description :Panneaux et Oui
San 3 1 plaques Rez de chaussée - P070
Zone :_Plafond San 3 : Plafond
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-052 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
Wce 3 2 plagues ZPSO du ou des P070 Idem photo : PO70
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P070
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-060 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de .
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Structure
Identifiant :ZPSO-060 porteuse oui
- . extérieure .
Description :Enduit sur poutre (poutre) Rez de chaussée -
Salle 2 1 Zone : Structure porteuse Salle 2 : Structure P084
extérieure (poutre) porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)
Structure
Identifiant :ZPSO-060 porteuse oui
- . extérieure ,
Description :Enduit sur poutre (poutre) Rez de chaussée -
Salle 3 2 Zone : Structure porteuse Salle 3 : Structure P085
extérieure (poutre) porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)

ZPS0-071 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

Identifiant :ZPS0O-071 porteuse oui
Description :Enduit a base de extérieure .
ciment lissé ou taloché (poutre) Rez de chaussee

WC Gargons :
Structure porteuse
extérieure (poutre)

WC Gargons Zone : Structure porteuse

extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-072 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de _ o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPS0O-072
Description :Isolant posé dans le
plénum au-dessus du panneau
de faux plafond
Zone :_Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui

Rez de chaussée -
WC Gargons :

Plafond

WC Gargons

ZPSO-087 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : Rez de chaussée

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-087
Description :Isolant posé dans le
plénum au-dessus du panneau
de faux plafond
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Plafond

WC Filles

ZPS0-091 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : Rez de chaussée

— n° de - 0 o Drsla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

structure

. . ) porteuse .
Identifiant :ZPSO-091 extérieure Oui

Description :Enduit sur poutre (poutre) Rez de chaussée -

Salle 6 Zone : structure porteuse Salle 6 : structure
extérieure (poutre) porteuse

Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)

B ” N A
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-099 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : 1er étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

porteuse
(poutre)
Identifiant :ZPSO-099 Oui
Description :Enduit sur poutre ler étage -
Dégagement 1 1 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 1 : P140; P141
(poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poutre)

ZPSO-108 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : ler étage
o e n° de _ o B
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Structure

Identifiant :ZPSO-108 porteuse oui
Description :Enduit sur poutre extérieure

ler étage - Local
2 : Structure
porteuse
extérieure (poutre)

Zone : Structure porteuse (poutre)
extérieure (poutre)

Quantification :

Résultat : Présence d'amiante

Local 2

ZPS0-109 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : ler étage

. n° de . o ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-109
Description :Isolant posé dans le
plénum au-dessus du panneau
de faux plafond
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Local
2 : Plafond

Local 2

ZPS0-110 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : ler étage

. n° de _
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-110

Description :Isolant posé dans le Oui
Dégagement 1 plénum au-dessus du panneau '1er étage -
de faux plafond Dégagement 1 :
Zone :_Plafond Plafond

Résultat : Absence d'amiante
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-117 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-117 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 8 1 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P166; P167 Idem photo : P166; P167
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P166, P167
Identifiant :ZPSO-117 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 9 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P166; P167 Idem photo : P166; P167
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P166, P167
Structure
Identifiant :ZPSO-117 porteuse oui
P . exterieure .
Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Salle
Salle de classe 10 3 Zone : Structure porteuse de classe 10 : P167
extérieure (poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)
Identifiant :ZPSO-117 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 11 4 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P166; P167 Idem photo : P166; P167
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P166, P167
Structure
Identifiant :ZPSO-117 porteuse oui
A ; exterieure .
Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Salle
Salle de classe 12 5 Zone : Structure porteuse de classe 12 : P166
extérieure (poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)

ZPS0-118 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : 1er étage

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant : ZPSO-118 Plafond
Description :Isolant posé dans le Sondage et
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle de classe 8 1 de faux plafond ZPSO du ou des P168 Idem photo : P168
Zone :_ Plafond échantillon(s) :
Quantification : 30 m2 P168
Résultat : Présence d'amiante
Identifiant :ZPSO-118 Plafond
Description :Isolant posé dans le Sondage et
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle de classe 9 2 de faux plafond ZPSO du ou des P168 Idem photo : P168
Zone : Plafond échantillon(s) :
Quantification : 50 m2 P168
Résultat : Présence d'amiante
Identifiant :ZPSO-118 Plafond
D?§cription :ésolanté}osé dans le oui
plénum au-dessus du panneau .
Salle de classe 10 3 de faux plafond lgr ctage - Sallle P168
X e classe 10 :
Zone :_Plafond Plafond
Quantification : 50 m2
Résultat : Présence d'amiante
Identifiant :ZPSO-118 Plafond
Description :Isolant posé dans le Sondage et
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle de classe 11 4 de faux plafond ZPSO du ou des P168 Idem photo : P168
Zone : Plafond échantillon(s) :
Quantification : 50 m2 P168
Résultat : Présence d'amiante
Identifiant :ZPSO-118 Plafond
Description :Isolant posé dans le Sondage et
plénum au-dessus du panneau extension de la
Salle de classe 12 5 de faux plafond ZPSO du ou des P168 Idem photo : P168
Zone : Plafond échantillon(s) :
Quantification : 30 m2 P168
Résultat : Présence d'amiante
A A -
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ZPS0-125 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Structure

Prélevement

N° Prélevement

. X B porteuse Oui
Id_enpﬂant .ZRSO 125 extérieure Ler étage - Salle
Description :Enduit sur poutre )
Salle de classe 3 1 Zone : Structure porteuse (poutres) de classe 3 : P181
- Structure porteuse
extérieure (poutres) extérieure
Résultat : Absence d'amiante
(poutres)
Identifiant :ZPSO-125 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 4 2 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P181; P182 Idem photo : P181; P182
extérieure (poutres) (poutres) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P181, P182
Structure
. X R porteuse Oui
Identifiant :ZPSO-125 extérieure 1er étage - Salle
Description :Enduit sur poutre (poutres) de classe 5 :
Salle de classe 5 3 Zone : Structure porteuse : P182
2 Structure porteuse
extérieure (poutres) extérieure
Résultat : Absence d'amiante
(poutres)

ZPS0-126 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de

sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

Identifiant :ZPS0O-126 Plafond Sondage et
Description :Isolant posé dans le extensio% de la
Salle de classe 3 1 p'e"””‘;e”;gs)s(sslif‘i‘:]ga""ea“ ZPSO du ou des P183 Idem photo : P183
Zone - Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P183
Identifiant : ZPSO-126 Plafond Sondage et
iption : . |
escpton et posedene e extension de
Salle de classe 4 2 P o plafong ZPSO du ou des P183 Idem photo : P183
Zone - Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P183
Plafond
Identifiant :ZPSO-126
Description :Isolant posé dans le Oui
plénum au-dessus du panneau ler étage - Salle
Salle de classe 5 3 de faux plafond de classe 5 : P183
Zone : Plafond Plafond

ZPS0O-134 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Localisation

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Structure
porteuse
(poutre)
Identifiant :ZPSO-134 oui
Description :Enduit a base de .
. ciment lissé ou taloché Leretage -
Dégagement 2 1 X Dégagement 2 : P195; P196
Zone : Structure porteuse
Structure porteuse
(poutre) (poutre)
Résultat : Absence d'amiante P
_— - B -
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ZPS0-141 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

N° Prélevement

Localisation Description Prélevement

Structure
rteuse .
pol Oui

Identifiant :ZPSO-141 extérieure

Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Salle
Salle de classe 1 1 Zone : Structure porteuse de classe 1: P209

extérieure (poutre) Structure porteuse

Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)

Structure
Identifiant :ZPSO-141 zgg?;ere oui

Description :Enduit sur poutre (poutre) ler étage - Salle

de classe 2 : P210

Salle de classe 2 2 Zone : Structure porteuse
extérieure (poutre)
Résultat : Absence d'amiante

Structure porteuse
extérieure (poutre)

ZPS0-147 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation Description

Plafond

Identifiant : ZPSO-147
Description :Isolant posé dans le
plénum au-dessus du panneau
de faux plafond
Zone :_Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - San :

San; ler étage - WC
Plafond

ZPS0-170 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Niveau : 1er étage

PER Description
sondage P

Plafond

Localisation N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-170

Description :Panneaux et Oui
Local 1 plaques ler étage - Local
Zone : Plafond 1 : Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPSO-180 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Niveau : 2eéme étage

n° de
sondage

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

Structure
Identifiant :ZPSO-180 (psgftf:f oui
Description :Enduit sur poutre 2éme étage -
Dégagement 1 1 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 1 : P261
(poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poutre)
Structure
Identifiant :ZPSO-180 (pggjet‘::f oui
Description :Enduit sur poutre 2éme étage -
Dégagement 2 2 Zone :_ Structure porteuse Dégagement 2 : P260
(poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante (poutre)
A A ¥ - -

/=~
INGE@IDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

1

e Duc 54500 Vandceuvre-Les

-Nancy | Tél. : 0383987973

88/282

Rapportdu:

02/07/2024



 Repérage Amiante - Démolition A

ZPS0-181 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : 2éme étage

. n° de
Localisation

Description Prélevement N° Prélevement

sondage
Plafond
Identifiant :ZPSO-181
Description :Isolant posé dans le Oui
. plénum au-dessus du panneau 2éme étage -
Degagement 1 1 de faux plafond Dégagement 1 : P262
Zone : Plafond Plafond
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-181 Plafond Sondage et
Description :Isolant posé dans le extensio% de la
Dégagement 2 2 plenum;eu;giissls;g;ganneau ZPSO du ou des P262 Idem photo : P262
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P62

ZPS0-193 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.
Niveau : 2éme étage

o n° de _ 1 1
Localisation Description Zone Préléevement N° Prélevement
sondage
Structure
porteuse
extérieure
outre
(poutre) oui
o 2eme étage - Salle
Salle de classe 1; 2¢me Identifiant :ZPSO-193 de classe 4 :
étage - Salle de classe 2; ) intion :Endui S
2&me étage - Salle de classe Description :Enduit sur poutre trgc_ture porteuse
s 7 1 Zone : Structure porteuse extérieure (poutre) P279; P280
3; 2eme étage - Salle de - 2 . Sall
classe 4; 2&me étage - i extérieure (poutre)_ eme étage - Salle
Dépot 2 ' Résultat : Absence d'amiante de classe 1:
Structure porteuse
extérieure (poutre)
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-206 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Localisation

Niveau : 2eme étage

Description

Structure
porteuse

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

P301, P302

Identifiant :ZPSO-206 4 Oui
Description :Enduit sur poutre ((e;(;ir;i%re 2éme étage - Salle
Salle de classe 5 Zone : Structure porteuse de classe 5: P302
extérieure (poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)
Identifiant :ZPSO-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 6 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P301, P302
Identifiant :ZPS0O-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 7 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P301, P302
Identifiant :ZPS0O-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 8 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P301, P302
Identifiant :ZPSO-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 9 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P301, P302
Identifiant :ZPS0O-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Salle de classe 10 Zone : Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P301, P302
Structure
Identifiant :ZPSO-206 zgféfi‘iere oui
Description :Enduit sur poutre (poutre) 2éme étage - Salle
Salle de classe 11 Zone : Structure porteuse de classe 11 : P301
extérieure (poutre) Structure porteuse
Résultat : Absence d'amiante extérieure (poutre)
Identifiant :ZPSO-206 Structure Sondage et
Description :Enduit sur poutre porteuse extension de la
Dépét 1 Zone :_ Structure porteuse extérieure ZPSO du ou des P301; P302 Idem photo : P301; P302
extérieure (poutre) (poutre) échantillon(s) :

ZPS0-215 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit sur poutre.

Localisation

Local 1

Niveau : 2eéme étage

Résultat : Absence d'amiante

Description

Identifiant :ZPSO-215
Description :Enduit sur poutre
Zone : Structure porteuse

extérieure (poutre)

Zone

Structure
porteuse
extérieure
(poutre)

Prélevement

Oui
2éme étage -
Local 1:
Structure porteuse
extérieure (poutre)

N° Prélevement

ZPS0-217 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Localisation

Niveau : 2éme étage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Plafond
Identifiant :ZPSO-217 oui
Description :Panneaux et 2&me étage - Salle
Salle de classe 10 plaques de classge 10 : P313
Zone :_Plafond Plafond :
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-217 Plafond Sondage et
Description :Panneaux et extension de la
Salle de classe 11 plagues ZPSO du ou des P313 Idem photo : P313
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P313
A N A N -
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-219-isolant escalier : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé
dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : ler étage

n° de

N° Prélevement
sondage

Localisation Description Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-219-isolant
escalier

- . Oui
Description :Isolant posé dans le .
. . p ler étage - Cage
Cage d'escalier 1 plénum au-dessus du panneau . ) -
d'escalier 1: | 777 | BEEEEE
de faux plafond Plafond

Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-219-poutre escalier : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : ler étage
n° de
sondage

Poutre

Localisation Description N° Prélevement

e . B ~ Oui
Cage d'escalier 1; ler étage Identifiant : 'eisglzrzw poutre ler étage - Cage
- Cage d'escalier 2; 2éme Description :Enduit & base de d'escalier 1 :
étage - Cage d'escalier 1; 1 . —~ . Poutre P320; P331
< . . . ciment lissé ou taloché .
2eme étage - Cage d'escalier R ler étage - Cage
Zone : Poutre d'escalier 2 -
Résultat : Absence d'amiante P :
outre

ZPS0-238 : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché.

Piéces : Parties extérieures

n° de

N° Prélevement
sondage

Localisation Description Prélevement

Poutres préau

Identifiant :ZPSO-238
Description :Enduit a base de Oui

ciment lissé ou taloché Parties extérieures

Zone : Poutres préau : Poutres préau
Résultat : Absence d'amiante

Parties extérieures 1 P362; P363

ZPS0-239 : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Plaques de fibralith.

Piéces : Parties extérieures

n° de

N° Prélevement
sondage

Localisation Description Zone Prélevement

Identifiant :ZPSO-239
Description :Plaques de fibralith
Zone : Préau
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Parties extérieures
: Préau

Parties extérieures
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-248 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de .
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPS0O-248
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Local stockage :

Plafond

Local stockage

ZPS0-248-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : Rez de chaussée

°
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-248-2 Plafond Sondage et

Description :[Met] Matériau extension de la

Local stockage 1 fibreux jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P375-2 Idem photo : P375-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P375-2

ZPS0-250 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

— n° de - 0 o
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-250 Plafond oui
Description :[Met] Couche 1er étage - Salle
Salle de classe 12 1 bitumineuse noire de clagse 12 P377
Zone :_Plafond ’
Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-250-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

o
Localisation 1 C0 Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-250-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Salle de classe 12 1 fibreux jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P377-2 Idem photo : P377-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P377-2

ZPS0O-251 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-251
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone :_Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 11 :
Plafond

Salle de classe 11

ZPS0-251-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

o n° de . . AR
Localisation Description N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-251-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Salle de classe 11 1 fibreux jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P378-2 Idem photo : P378-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P378-2
-— - - -—
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-252 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n° de .
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-252
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 10 :
Plafond

Salle de classe 10

ZPS0-252-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

°
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-252-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Salle de classe 10 1 fibreux jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P379-2 Idem photo : P379-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P379-2

ZPS0-253 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-253

Description :[Met] Couche . Oui
- - . ler étage - Salle
Salle de classe 9 bitumineuse noire de classe 9 :
Zone : Plafond Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-253-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molp] Matériau fibreux
jaune.

Niveau : ler étage

o
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-253-2 Plafond Sondage et

Description :[Molp] Matériau extension de la

Salle de classe 9 1 fibreux jaune ZPSO du ou des P380-2 Idem photo : P380-2
Zone :_ Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P380-2

ZPS0-254 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

. . n° de _— o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant : ZPSO-254
Description :[Met] Matériau
fibreux jaune avec poussieres
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 8 :
Plafond

Salle de classe 8

ZPS0-254-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Metj Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

°
Localisation LFC Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-254-2 Plafond Sondage et

Description :[Met] Couche extension de la
Salle de classe 8 1 bitumineuse noire ZPSO du ou des P381-2 Idem photo : P381-2

Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P381-2

A b Y A Y
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-255 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : Isolant posé dans le plénum
au-dessus du panneau de faux plafond.

Niveau : ler étage

. n° de .
Localisation Description

Prélevement N° Prélevement

sondage
Plafond
Identifiant :ZPSO-255
Description :Isolant posé dans le oui
San 1 plenum;eu;gSisslsag)l:]ganneau ler étage - San : P382
Zone : Plafond Plafond
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-255 Plafond Sondage et
Description :Isolant posé dans le extensio% de Ia
wc 2 plénum ;e”;gﬁf(ssgf‘i‘;ga””ea“ ZPSO du ou des P382 Idem photo : P382
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P382
Identifiant :ZPSO-255 Plafond Sondage et
Description :Isolant posé dans le extensio% de la
Bureau 3 plénum ;e“;gﬁf(s;lif‘f;ga"“ea“ ZPSO du ou des P382 Idem photo : P382
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P82

ZPS0-256 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molp] Matériau fibreux
jaune.

Niveau : 1er étage

o n° de o o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant : ZPSO-256

P L. Oui
Description :[Molp] Matériau .
Salle de classe 7 fibreux jaune ler étage Sallle
de classe 7 :
Zone : Plafond
Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-256-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

o
Localisation 1 C0 Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-256-2 Plafond Sondage et

Description :[Met] Couche extension de la
Salle de classe 7 1 bitumineuse noire ZPSO du ou des P383-2 Idem photo : P383-2

Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P383-2

ZPS0-257 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

Localisation Description

Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-257
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 :

Plafond

Salle de classe 6

ZPS0-257-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
beige avec poussiéres.

Niveau : ler étage

°
Localisation e Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-257-2 Plafond Sondage et

Description :[Met] Matériau extension de la

Salle de classe 6 1 fibreux beige avec poussiéres ZPSO du ou des P384-2 Idem photo : P384-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P384-2
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Amiante

ZPS0-258 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-258

Description :[Met] Couche . Oui
, . - . . ler étage - Cage
Cage d'escalier 2 bitumineuse noire . ) -
d'escalier 2 :
Zone : Plafond
Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-258-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Description

Localisation

Plafond Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :
P385-2

Identifiant :ZPS0O-258-2
Description :[Met] Matériau
fibreux jaune avec poussiéres
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

P385-2 Idem photo : P385-2

Cage d'escalier 2 1

ZPS0-260 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage
n° de
sondage

N° Prélevement

Localisation Description Prélevement

Plafond

Identifiant : ZPSO-260

Description :[Met] Couche Oui

Salle de classe 1 bitumineuse noire lzges:tfagszé Slal.le
Zone : Plafond Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-260-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage
n° de
sondage

Prélevement N° Prélevement

Description

Localisation

Plafond Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :
P387-2

Identifiant :ZPSO-260-2
Description :[Met] Matériau
fibreux jaune avec poussieres
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

P387-2 Idem photo : P387-2

Salle de classe 1 1

ZPSO-261 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation

Plafond

Salle de classe 2

Identifiant :ZPSO-261
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 2 :
Plafond

jaune.

ZPS0-261-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molh] Matériau fibreux

Niveau : ler étage
n° de

Localisation
sondage

Description

Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-261-2 Plafond Sondage et

Description :[Molp] Matériau extension de la
Salle de classe 2 1 fibreux jaune ZPSO du ou des P388-2 Idem photo : P388-2

Zone : Plafond échantillon(s) :

Résultat : Absence d'amiante P388-2
A A N h Y A Y
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-262 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n° de .
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-262
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 3:
Plafond

Salle de classe 3

ZPS0-262-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

°
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-262-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Salle de classe 3 1 fibreux jaune avec poussiéres ZPSO du ou des P389-2 Idem photo : P389-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P389-2

ZPS0-263 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant : ZPSO-263
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone :_Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 4 :
Plafond

Salle de classe 4

ZPS0-263-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

o
Localisation n"de Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-263-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Salle de classe 4 1 fibreux jaune avec poussieres ZPSO du ou des P390-2 Idem photo : P390-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P390-2

ZPS0O-264 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molp] Matériau fibreux
jaune en faible quantité.

Niveau : ler étage

. . n° de _— o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant : ZPSO-264
Description :[Molp] Matériau
fibreux jaune en faible quantité
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 5:
Plafond

Salle de classe 5

ZPS0-264-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Metj Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. n°de . s ° pusl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-264-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Couche extension de la
Salle de classe 5 1 bitumineuse noire ZPSO du ou des P391-2 Idem photo : P391-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P391-2
A 00\ A 1 A ¥
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Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

ZPS0-265 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Plafond

Identifiant :ZPSO-265
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Local
2 : Plafond

Local 2

ZPS0-265-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molp] Matériau fibreux

jaune.
Niveau : ler étage
o n° de _ - O Fr AR
Localisation Description Prélévement N° Préléevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-265-2 Plafond Sondage et

Description :[Molp] Matériau extension de la

Local 2 1 fibreux jaune ZPSO du ou des P392-2 Idem photo : P392-2
Zone :_ Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P392-2

ZPS0-267 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage
n° de

Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Plafond

Identifiant : ZPSO-267

Description :[Met] Couche Oui

Dégagement 1 bitumineuse noire Dé;:;Z:igst-l .
Zone : Plafond Plafond

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-267-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Matériau fibreux
jaune avec poussieres.

Niveau : ler étage

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-267-2 Plafond Sondage et
Description :[Met] Matériau extension de la
Dégagement 1 1 fibreux jaune avec poussieres ZPSO du ou des P394-2 Idem photo : P394-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P394-2

ZPS0O-268 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Met] Couche bitumineuse
noire.

Niveau : ler étage

. . n° de _— o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Plafond

Identifiant :ZPSO-268
Description :[Met] Couche
bitumineuse noire
Zone : Plafond
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage -
Dégagement 2 :
Plafond

Dégagement 2

ZPS0-268-2 : Partie a inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond | Description : [Molh] Matériau fibreux
jaune.

Niveau : ler étage

— n° de - 0 o Drsla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-268-2 Plafond Sondage et
Description :[Molp] Matériau extension de la
Dégagement 2 1 fibreux jaune ZPSO du ou des P395-2 Idem photo : P395-2
Zone : Plafond échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P395-2
5 - Planchers et planchers techniques —— - -—
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° ' Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-001 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Dégagement 1 :
Sol

Identifiant :ZPSO-001
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Dégagement 1

ZPS0-009 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Sol
Identifiant :ZPSO-009 .
Description :Joint cassant gris Oui .
San 2 1 X Rez de chaussée - PO11
Zone : Sol San 2 : Sol
Résultat : Absence d'amiante !
Identifiant :ZPSO-009 Sol ooondage et
we 1 2 Description . t"’znonJg'_"ts‘:;ssa”tgr's ZPSO du ou des PO11 Idem photo : PO11
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
PO11
Identifiant :ZPSO-009 sol Sondage et
Description :Joint cassant gris extension de la
we 2 3 Zone : Sol ZPSO du ou des PO11 Idem photo : PO11
. - . s échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO11

ZPS0-009' : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . 0 ° Dusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-009'

Description :Colle de carrelage Oui
Zone : Sol Rez de chaussée -

San 1
Quantification : 10 m2 San 1: Sol

Résultat : Présence d'amiante

ZPS0-009-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de _— aF o~
Localisation B Description Prélevement N° Prélevement
Identifiant :ZPSO-009-2 sol oondage et
Description :Colle grise .
San 2 1 Zone : Sol ZPSO du ou des PO11-2 Idem photo : PO11-2
. - . s échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO11-2
Identifiant :ZPS0-009-2 sol eiongage et
iption - - .
Wc 1 2 _p_Desangﬁg Cglcl)le grise ZPSO du ou des PO11-2 Idem photo : P011-2
. - * B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO11-2
Identifiant :ZPS0-009-2 Sol oondage et
Description :Colle grise .
Wc 2 3 Zone : Sol ZPSO du ou des PO11-2 Idem photo : PO11-2
. ; - - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P011-2
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° ' Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-016 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle beige et grise.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-016

p—— . . Oui
p : .
Salle 1 Description CoII‘e beige et grise Rez de chaussée -
Zone :_ Sol
Salle 1 : Sol

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-016-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle beige non séparable matériau compact beige hétérogéne.

Niveau : Rez de chaussée

. n° de . o I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-016-2 Sol
T ; Sondage et
Description :Colle beige non ]
séparable matériau compact extension de la
Salle 1 1 . PRPR ZPSO du ou des P020-2 Idem photo : P020-2
beige hétérogene schantill K
Zone : Sol échantillon(s) :
N P020-2

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-023 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise en faible quantité.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Sol
Identifiant :ZPS0-023 oui
Description :Colle grise en faible Rez de chaussée -
Dégagement 2 1 quantité . . P029; P030
R Dégagement 2 :
Zone : Sol Sol

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-023-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : Rez de chaussée

.. n° de e 1 s
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-023-2 sol oondage et
P Description :Joint cassant gris .
Dégagement 2 1 Zone : Sol ZPSO du ou des P030-2 Idem photo : P030-2
. - : — échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P030-2

ZPS0-030 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-030
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Salle 5 : Sol

Salle 5
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a

Colle beige.

ZPS0-037 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise., Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise,

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Résultat : Absence d'amiante

Sol
Identifiant :ZPSO-037 Oui
. Description :Colle grise Rez de chaussée -
Dégagement 3 1 Zone : Sol Dégagement 3 : POS0
Résultat : Absence d'amiante Sol
Identifiant ;ZPSO-037 Sol Sondage et
Description :Colle grise extension de la
Dégagement 4 2 Zone : Sol 9 ZPSO du ou des P049; PO50 Idem photo : P049; PO50
. - * - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P049, POS0
Sol
Identifiant :ZPSO-037 oui
Q i H i .
Salle 4 3 Description 'Colle beige Rez de chaussée - P049
Zone : Sol
Salle 4 : Sol

ZPS0-037-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle beige et grise., Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description :
Colle beige et grise, Colle grise.

Niveau : Rez de chaussée

Zone :_ Sol
Résultat : Absence d'amiante

échantillon(s) :
P049-2

.. n° de - 0 s
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-037-2 sol exstg:gii%e P
Dégagement 3 1 Description :f Uogoﬁz”_e gillge et grise ZPSO du ou des P050-2 Idem photo : PO50-2
. - : B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO50-2
Identifiant : ZPSO-037-2 sol exstgggii?]e ditla
Dégagement 4 2 Descnztolgg -ng? e ZPSO du ou des P049-2 Idem photo : P049-2
5  Ahcar - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P049-2
Identifiant :ZPSO-037-2 Sol eongage et
3 Description : t'°;ogz”_e gi'lge etgrise ZPSO du ou des P050-2 Idem photo : P050-2
. - : - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante PO50-2
Identifiant : ZPSO-037-2 Sol exstgggii%e dztla
Description :Colle grise .
Salle 4 4 ZPSO du ou des P049-2 Idem photo : P049-2

ZPS0-045 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

/=~
INGE@IDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

1

e Duc 54500 Vandceuvre-Les

-Nancy | Tél. : 0383987973

-
100/282 \

Sol
Identifiant :ZPS0O-045 oui
Description :Colle de carrelage .
San 3 1 Zone : Sol Rez de chaussée - P063
Résultat : Absence d'amiante San 3 : Sol
Identifiant :ZPSO-045 Sol oondage et
Description :Colle de carrelage .
Wce 3 2 Zone : Sol ZPSO du ou des P063 Idem photo : P063
Résultat : Absence d'amiante echantillon(s) :
P063
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ZPS0-054 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-054 .
Description :Colle de carrelage Oui .
Salle 2 1 P Rez de chausseée - P073
Zone : Sol
Salle 2 : Sol

Résultat : Absence d'amiante

Sol
Identifiant :ZPSO-054 .
Description :Colle de carrelage Oui .
. Rez de chaussée - P074

Salle 3 2 Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Salle 3 : Sol

ZPS0-061 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

n° de . s O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-061
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Gargons : Sol

WC Gargons

ZPS0-062 : Partie a inspecter : Ragréage | Description : Ragréage.

Niveau : Rez de chaussée

n° de o an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant : ZPSO-062
Description :Ragréage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Gargons : Sol

WC Gargons

ZPS0-073 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

n° de . an AR
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPSO-073
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
WC Filles : Sol

WC Filles

ZPS0-083 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Revétement cassant orange en vrac avec
couche en toile.

Niveau : Rez de chaussée

n° de . o o
Description Zone Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-083
Description :Revétement cassant
orange en vrac avec couche en
toile
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -

Salle 6
Salle 6 : Sol
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e Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973 101/282 \

. - Rapportdu :
02/07/2024

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

/=~
INGE@IDIAG



 Repérage Amiante - Démolition
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ragréage gris.

ZPS0-083-2 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Colle polymére jaune non séparable

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 6

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-083-2
Description :Colle polymére
1 jaune non séparable ragréage
gris
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Sol

Prélevement N° Prélevement

Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :

P116-2

P116-2 Idem photo : P116-2

ZPS0-083-3 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Colle beige.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 6

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-083-3

1 Description :Colle beige
Zone :_ Sol

Résultat : Absence d'amiante

Sol

Prélevement N° Prélevement
Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :
P116-3

P116-3 Idem photo : P116-3

en toile.

ZPS0-084 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Revétement cassant orange avec couche

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 6

e Description
sondage P

Identifiant :ZPSO-084

orange avec couche en toile
Zone :_ Sol
Résultat : Absence d'amiante

Description :Revétement cassant

Zone

Prélevement N° Prélevement

Oui
Rez de chaussée -
Salle 6 : Sol

ragréage gris.

ZPS0-084-2 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Colle polymére jaune non séparable

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Salle 6

n° de .
Description

sondage

Identifiant :ZPSO-084-2
Description :Colle polymeére
1 jaune non séparable ragréage
gris
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Sol

Prélevement N° Prélevement

Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :

P117-2

P117-2 Idem photo : P117-2

ZPS0-092 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : ler étage

Localisation

Description
sondage escriptio

Prélevement N° Prélevement

Sol
Identifiant :ZPSO-092 Oui
. Description :Colle de carrelage ler étage - X
Dégagement 1 1 Zone :_ Sol Dégagement 1 : P129; P130
Résultat : Absence d'amiante Sol
A ¥ -
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a

ZPS0-100 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : 1er étage

Localisation

Local 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-100
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
ler étage - Local
2 : Sol

N° Prélevement

de carrelage.

ZPS0-111 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Peinture., Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Peinture, Colle

Niveau : ler étage

. n° de . o I
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-111 Sol Sondage et
Description :Peinture extension de Ia
Salle de classe 8 1 Zone : '50| ZPSO du ou des P155 Idem photo : P155
. - . s échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante
P155
Sol
Identifiant :ZPSO-111 .
Description :Peinture . Oui
Salle de classe 9 2 - ler étage - Salle P155
Zone i Sol de classe 9 : Sol
Résultat : Absence d'amiante :
Identifiant :ZPSO-111 Sol ex?:g:giao%e dztla
Salle de classe 10 3 Descrz'otr:Z”_ ';‘Z'lnt“re ZPSO du ou des P154; P155 Idem photo : P154; P155
Résultat : Absénce d'amiante échantilion(s) :
I P154, P155
Identifiant :ZPSO-111 Sol Sondage et
Description :Peinture extension de Ia
Salle de classe 11 4 Zone : Sol ZPSO du ou des P154; P155 Idem photo : P154; P155
Résultat : Absénce d'amiante échantillon(s) :
e P154, P155
Sol
Identifiant :ZPSO-111 .
Description :Colle de carrelage . Oui
Salle de classe 12 5 zO'ne : Sol ler étage - Salle P154
Résultat : Absence d'amiante de classe 12 : Sol

ZPSO-111-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise.

Niveau : ler étage
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o n° de . - P
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-111-2 Sol exstgggii%e dztla
iption - B .
Salle de classe 8 1 Descrlzggg -ngf aree ZPSO du ou des P155-2 Idem photo : P155-2
5 > Ahcor - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P155.2
Identifiant :ZPSO-111-2 Sol ondage et
ition - B .
Salle de classe 9 2 —Descnzggsg .Cglcl)le grise ZPSO du ou des P155-2 Idem photo : P155-2
. - : B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P155-2
Identifiant :ZPSO-111-2 sol exstgggiiae R
Description :Colle grise .
Salle de classe 10 3 Zone : Sol ZPSO du ou des P155-2 Idem photo : P155-2
. e - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P155.2
dentifiant :ZPS0- 111°2 . extension de I
iption - B .
Salle de classe 11 4 _D_Descrlzgsz .Cglcl)le grise ZPSO du ou des P155-2 Idem photo : P155-2
A - * B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P155-2
A A -
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPS0-119 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Localisation

Niveau : 1er étage

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-119
Description :Colle de carrelage

Prélevement

Oui

N° Prélevement

Salle de classe 3 1 Zone : Sol ;eerciaatssg: —35.aélsl P170
Résultat : Absence d'amiante '
Identifiant ;ZPSO-119 Sol Sondage et
Description :Colle de carrelage extension de la
Salle de classe 4 2 Zo.ne . Sol ZPSO du ou des P169; P170 Idem photo : P169; P170
Résultat : Absénce d'amiante échantillon(s) :
- P169, P170
Sol
Identifiant :ZPSO-119 .
Description :Colle de carrelage . Oui
Salle de classe 5 3 . ler étage - Salle P169

Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

de classe 5 : Sol

ZPS0-127 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Localisation

Dégagement 2

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Description

Identifiant : ZPSO-127
Description :Colle de carrelage
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
ler étage -
Dégagement 2 :

Sol

N° Prélevement

P184; P185

ZPS0-135 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : ler étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Zone

Prélevement

N° Prélevement

Sol
Identifiant :ZPSO-135 .
Description :Colle de carrelage . Oui
Salle de classe 1 1 “ ler étage - Salle P198
Zone . Sol de classe 1 : Sol
Résultat : Absence d'amiante ’
Sol
Identifiant :ZPSO-135 oui
iption : .
Salle de classe 2 2 Descri tlogoniolllesdoel carrelage ler étage - Salle P197
Résultat : Absence d'amiante de classe 2 : Sol
A N AN - -
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 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-142 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : 1er étage

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant :ZPSO-142 .
Oui

Description :Colle de carrelage . R .
San 1 Zone : Sol ler etagiI San: P211

Résultat : Absence d'amiante

Identifiant :ZPSO-142 sol Sondage et
Description :Colle de carrelage extension de la
we 2 Zone : Sol ZPSO du ou des pP211 Idem photo : P211
Résultat : Absence d'amiante echanptéllﬁn(s) :

ZPS0-148 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : ler étage

... n° de _ o -
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-148 Sol exfgzgiaoae dztla
Salle de classe 7 1 Descri t'°znoni°'_'esd; carrelage ZPSO du ou des P217 Idem photo : P217
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
p217
Sol
Identifiant :ZPSO-148 oui
Description :Colle de carrelage .
Bureau 2 Zone : Sol ler étage - Bureau pP217
Résultat : Absence d'amiante : Sol

ZPS0-155 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-155
Description :Colle de carrelage
Zone :_ Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Salle
de classe 6 : Sol

Salle de classe 6

ZPSO-159 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de
revétement souple.

Niveau : ler étage

n° de

Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Estrade

Identifiant :ZPSO-159

Description :Sous-couche Oui
(carton, feutre, ...) de ler étage - Salle
Salle de classe & revétement souple de classe 6 :
Zone : Estrade Estrade

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-162 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-162

— Oui
Local 1 Description Col.le de carrelage Ler étage - Local
Zone :_ Sol 1: Sol

Résultat : Absence d'amiante

-— — -— -—
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 Repérage Amiante - Démolition

a

ZPSO-174 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris.

Niveau : 2eme étage

Localisation

Dégagement 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-174
Description :Joint cassant gris
Zone :_ Sol
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Oui
2éme étage -
Dégagement 2 :

Sol

N° Prélevement

P248; P249

séparable.

ZPSO-174-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle beige en vrac non séparable matériau beige en vrac hétérogéne non

Niveau : 2eme étage

Localisation

Dégagement 2

n° de
sondage

Description

Identifiant :ZPSO-174-2

Description :Colle beige en vrac
non séparable matériau beige

en vrac hétérogéne non
séparable
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement

Sondage et
extension de la
ZPSO du ou des
échantillon(s) :

P248-2

N° Prélevement

P248-2

Idem photo : P248-2

ZPS0-185 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris non séparable colle grise., Partie a inspecter : Colle de
carrelage | Description : Joint cassant gris non séparable colle grise, Colle de carrelage.

Niveau : 2eme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

N° Prélevement

Identifiant :ZPSO-185 Sol Sondage et
Description :Joint cassant gris extension de la
Salle de classe 1 1 non séparable colle grise ZPSO du ou des P267; P268 Idem photo : P267; P268
Zone :_ Sol échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P267, P268
Sol
Identifiant :ZPSO-185
Description :Joint cassant gris Oui
Salle de classe 2 2 non séparable colle grise 2éme étage - Salle P267
Zone : Sol de classe 2 : Sol
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-185 Sol Sondage et
Description :Joint cassant gris extension de la
Salle de classe 3 3 non séparable colle grise ZPSO du ou des P267; P268 Idem photo : P267; P268
Zone :_ Sol échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P267, P268
Sol
Identifiant :ZPSO-185 .
Description :Colle de carrelage | . Oui
Salle de classe 4 4 Zo.ne . Sol 2éme étage - Salle P268
Résultat : Absence d'amiante de classe 4 : Sol
A A -

/=~
INGE@IDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

1

e Duc 54500 Vandceuvre-Les

-Nancy | Tél. : 0383987973

-
106/282 \

Rapportdu :
02/07/2024



 Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-185-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise non séparable matériau compact gris hétérogéne non
séparable.

Niveau : 2éme étage

— n° de - o o
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-185-2 Sol Sondage et
Description :Colle grise non a9
séparable matériau compact extension de la
Salle de classe 1 1 parabe 1 comp ZPSO du ou des P267-2 Idem photo : P267-2
gris hétérogene non séparable &chantillon(s) :
Zone :_Sol P267-2 ’
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-185-2 Sol Sondage et
Description :Colle grise non a9
séparable matériau compact extension de la
Salle de classe 2 2 parabe 1 comp ZPSO du ou des P267-2 Idem photo : P267-2
gris hétérogene non séparable &chantillon(s) :
Zone :_Sol P267-2 ’
Résultat : Absence d'amiante
Identifiant :ZPSO-185-2 Sol Sondage et
Description :Colle grise non extensio% de la
Salle de classe 3 3 séparable matériau compact ZPSO du ou des P267-2 Idem photo : P267-2
gris hétérogene non séparable &chantillon(s) :
Zone :_ Sol P267-2
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-189 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Joint cassant gris en vrac.

Niveau : 2éme étage

. n° de _ o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Identifiant : ZPSO-189
Description :Joint cassant gris en
vrac
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage -
Dépot 2 : Sol

Dépbt 2

ZPS0O-189-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise.

Niveau : 2eme étage
n° de
sondage

Description Prélevement N° Prélevement

Localisation

Sol Sondage et

et 2rs0- 1992 oxandon ce
P : .
Dépot 2 1 Zone : Sol 9 ZPSO du ou des P273-2 Idem photo : P273-2
. - * B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P273-2

ZPSO-194 : Partie a inspecter : Dalle de sol | Description : Dalle de sol.

Niveau : 2éme étage

. n°de . I ° pusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Sol (estrade)

Identifiant :ZPSO-194
Description :Dalle de sol
Zone : Sol (estrade)
Résultat : Absence d'amiante

Oui
2éme étage - Salle

Salle de classe 2
de classe 2 : Sol
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 Repérage Amiante - Démolition A

ZPS0-195 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de
revétement souple.

Niveau : 2éme étage

n° de

Localisation
sondage

Description Prélevement N° Prélevement

Sol (estrade)

Oui
2éme étage - Salle
de classe 3 : Sol
(estrade) P282; P283
2éme étage - Salle
de classe 4 : Sol
(estrade)

Identifiant :ZPSO-195
Description :Sous-couche
(carton, feutre, ...) de
revétement souple
Zone :_ Sol (estrade)
Résultat : Absence d'amiante

Salle de classe 3; 2éme
étage - Salle de classe 4

ZPS0-197 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Peinture non séparable revétement
souple gris.

Niveau : 2eme étage

. n° de . o ° Dusla
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Paillasses
Identifiant :ZPS0O-197
Description :Peinture non Oui
séparable revétement souple 2éme étage - Salle
Salle de classe 4 1 oris de classe 4 : P286
Zone : Paillasses Paillasses
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-197-2 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Colle polymére jaune.

Niveau : 2éme étage

o
Localisation e Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPS0O-197-2 Paillasses Sondage et
Description :Colle polymére extension de la
Salle de classe 4 1 jaune ZPSO du ou des P286-2 Idem photo : P286-2
Zone : Paillasses échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante pP286-2
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 Repérage Amiante - Démolition

a

Colle de carrelage.

ZPS0-200 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise., Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise,

Niveau : 2éme étage

Localisation

n° de
sondage

Description

Prélevement

N° Prélevement

Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

de classe 11 : Sol

Sol
Identifiant :ZPSO-200 .
Description :Colle grise N . Oui
Salle de classe 5 1 " 2éme étage - Salle P289
Zone :_Sol de classe 5 : Sol
Résultat : Absence d'amiante '
Identifiant :ZPSO-200 Sol Sondage et
Description :Colle grise extension de la
Salle de classe 6 2 Zone : Sol 9 ZPSO du ou des P289; P290 Idem photo : P289; P290
. - * - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289, P290
Identifiant :ZPSO-200 Sol Sondage et
Description :Colle grise extension de la
Salle de classe 7 3 Zone : Sol ¢ ZPSO du ou des P289; P290 Idem photo : P289; P290
. e B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289, P290
Identifiant :ZPSO-200 Sol ooondage et
Salle de classe 8 4 Descrlzct)lr?g .Cglcl)ia grise ZPSO du ou des P289; P290 Idem photo : P289; P290
Résultat : Absénce d'amiante échantillon(s) :
: P289, P290
Identifiant :ZPSO-200 sol Sondage et
Description :Colle grise extension de la
Salle de classe 9 5 Zone : Sol ¢ ZPSO du ou des P289; P290 Idem photo : P289; P290
Résultat : Absénce d'amiante échantillon(s) :
e P289, P290
Identifiant :ZPSO-200 sol eongage et
Salle de classe 10 6 Descrlzglr?g .Cglcl)ia grise ZPSO du ou des P289; P290 Idem photo : P289; P290
Résultat : Absénce d'amiante échantilion(s) :
: P289, P290
Sol
Identifiant :ZPSO-200 .
Description :Colle de carrelage N . Oui
Salle de classe 11 7 . 2éme étage - Salle P290

ZPS0-200-2 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle grise en vrac.

Niveau : 2eéme étage
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. n° de . - o~
Localisation B Description Prélevement N° Prélevement
Identifiant :ZPSO-200-2 sol eongage et
iption : ; '
Salle de classe 5 1 Description .| t'°20nC:'_'e griseenvrac ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
. - * B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
Identifiant :ZPSO-200-2 sol oondage et
Description :Colle grise en vrac .
Salle de classe 6 2 Zone : Sol ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
. - * — échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
Identifiant :ZPSO-200-2 sol eiongage et
iption : ; '
Salle de classe 7 3 Description .| t'°20ncé"_'e griseenvrac ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
2 ; - - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
Identifiant :ZPSO-200-2 sol exstg:giiae P
iption | f .
Salle de classe 8 4 Description.. tlogonC;I.Ie gcr)llse envrac ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
. - * — échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
Identifiant :ZPSO-200-2 Sol aondage et
intion : ; .
Salle de classe 9 5 Description :| t'°gof§'_'e griseenvrac ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
. ; - - échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
Identifiant :ZPSO-200-2 Sol wondage et
iption | f .
Salle de classe 10 6 Description : tlogonC;I.Ie gcr)llse envrac ZPSO du ou des P289-2 Idem photo : P289-2
. - * B échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P289-2
A A ¥ -
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°  Repérage Amiante - Démolition a

ZPS0-207 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : 2eme étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-207 .
— Oui
P Description :Colle de carrelage | P
Dépdt 1 X 2éme étage -
Zone : Sol P
Dépdt 1 : Sol

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-209 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : 2éme étage

n° de _ o O AR
Description Prélevement N° Prélevement

Localisation
sondage

Identifiant :ZPSO-209 .
— Oui
Description :Colle de carrelage N .
Local 1 Zone : Sol 2éme étage -
e Local 1 : Sol

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-219 : Partie a inspecter : Marches | Description : Pierre reconstituée.

Niveau : Rez de chaussée

n° de o an -
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2;
ler étage - Cage d'escalier
1; ler étage - Cage d'escalier
2; 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2eme étage -
Cage d'escalier 2

Identifiant :ZPSO-219
Description :Pierre reconstituée
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Cage
d'escalier 2 : Sol

ZPS0-219-Sol escalier : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

o
Localisation n"de Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage
Sol
Cage d'escalier 1; Rez de
chaussée - Cage d'escalier 2; Identifiant : ZPS0O-219-Sol Oui
ler étage - Cage d'escalier escalier ler étage - Cage
1; ler étage - Cage d'escalier 1 Description :Colle de carrelage d'escalier 1 : Sol P315; P325
2; 2éme étage - Cage Zone :_ Sol 2éme étage - Cage
d'escalier 1; 2éme étage - Résultat : Absence d'amiante d'escalier 2 : Sol
Cage d'escalier 2

ZPS0-220 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de
revétement souple.

Niveau : Rez de chaussée

n° de _ o —_
Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Localisation

Identifiant :ZPS0O-220
Description :Sous-couche
(carton, feutre, ...) de
revétement souple
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui

Rez de chaussée -
Sous-escalier 1 :
Sol

Sous-escalier 1

N A N - -
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 Repérage Amiante - Démolition

ZPS0-223 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.

Niveau : 2eme étage

. n° de .
Localisation Description
sondage

Prélevement N° Prélevement

Identifiant :ZPS0O-223 Oui

Dégagement 1 1 Description Col.le de carrelage 2’eme étage . P337; P338
Zone : Sol Dégagement 1 :
Résultat : Absence d'amiante Sol

ZPS0-241 : Partie a inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage | Description : Matériau souple gris avec poussiéres.

Pieces : Parties extérieures
o e n° de _ o B
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Sol préau

Identifiant : ZPS0O-241

Description :Matériau souple gris Oui
Parties extérieures avec poussiéres Parties extérieures
Zone :_ Sol préau : Sol préau

Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-241-2 : Partie a inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage | Description : Matériau bitumineux noir.

Pieces : Parties extérieures
n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant : ZPS0O-241-2 Sol préau Sondage et
Description :Matériau extension de la
Parties extérieures 1 bitumineux noir ZPSO du ou des P367-2 Idem photo : P367-2
Zone :_ Sol préau échantillon(s) :
Résultat : Absence d'amiante P367-2

ZPS0-244 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : [Met] Revétement souple beige.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement

n° de
sondage

Identifiant :ZPS0O-244
Description :[Met] Revétement
souple beige
Zone : Sol
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
Local stockage :
Sol

Local stockage

ZPS0-244-2 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : [Met] Colle polymére jaune non
séparable ragréage gris hétérogéne non séparable.

Niveau : Rez de chaussée

o
Localisation LFC Description Prélevement N° Prélevement
sondage
Identifiant :ZPSO-244-2 Sol
Description :[Met] Colle Sondage et
polymere jaune non séparable extension de la
Local stockage 1 ragréage gris hétérogéne non ZPSO du ou des P370-2 Idem photo : P370-2
séparable échantillon(s) :
Zone : Sol P370-2

Résultat : Absence d'amiante

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPS0-224 : Partie a inspecter : Conduit en fibres-ciment | Description : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : Rez de chaussée

n° de

Localisation Description Prélevement N° Prélevement

sondage
-— —-— - -
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 Repérage Amiante - Démolition a

Aération basse
Identifiant :ZPSO-224

Description :Conduit en fibres- Oui
ciment Rez de chaussée -
Salle 6 1 Zone : Aération basse Salle 6 : Aération P339
Quantification : 2 U basse

Résultat : Présence d'amiante

ZPS0-242 : Partie a inspecter : Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Description : Carton.

Niveau : Sous-Sol

. n° de . o ° Dagl
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Conduit

Dégagement; Sous-Sol - VS Identifiant : ZPSO-242 Oui

1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol Description :Carton Sous-Sol -
- VS 3; Sous-Sol - VS 6; Zone : Conduit Dégagement :

Sous-Sol - VS 7 Résultat : Absence d'amiante Conduit

ZPS0-242-2 : Partie a inspecter : Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Description : Peinture non séparable matériau bitumineux noir.

Niveau : Sous-Sol

. n°de . 0 ° Dusla
Localisation Description Prélevement N° Prélevement
sondage

Conduit

Identifiant : ZPS0O-242-2

Description :Peinture non
séparable matériau bitumineux

Dégagement; Sous-Sol - VS
1; Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol

Oui

- VS 3; Sous-Sol - VS 4; noir patussa -
Sous-Sol - VS 6; Sous-Sol - Zone : Conduit gCognduit .

VS 7 Quantification : 200 ml

Résultat : Présence d'amiante

ZPS0-243 : Partie a inspecter : Conduit en fibres-ciment | Description : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : Sous-Sol

o e n° de _ o -
Localisation Description Zone Prélevement N° Prélevement
sondage

Conduit

Identifiant : ZPS0O-243
Description :Conduit en fibres-
ciment
Zone : Conduit
Quantification : 3 ml

Résultat : Présence d'amiante

Oui
Sous-Sol - Sous-
escalier : Conduit

Sous-escalier

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aolt 2017
Sans objet
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Amiante

a

5.5 Récapitulatif zone par zone avec guantification des matériaux amiantés
Conclusion
(justification)

Identifiant + Description
Absence d'amiante
(Aprés analyse en

laboratoire)

Discontinue

Zone :
Echantillons : PO01
Description :
Colle de carrelage
Absence d'amiante

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1

ZPS0O-001
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue
ZPS0-002 Echantillons : P0O02 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle grise
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-002-2 Echantillons : P002-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Joint cassant gris
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-003 Echantillons : PO03 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur carreau de platre
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-004 Echantillons : PO05 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPS0-004' Echantillons : PO04 (Aprés analyse en 15m2
Description : laboratoire)
Enduit sur mur extérieur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-005 Echantillons : PO06 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur de cloisonnement en béton
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-006 Echantillons : PO07 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteaux
INGEDIAG | 11, rue Bois le Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973 113/282
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—

d P Amiante

Conclusion
Identifiant + D ipti
entifian escription (justification)
Localisation : Rez de_chaus.see - Dégagement 1 Absence d'amiante
Echantillons : PO08 N
ZPS0-007 P (Aprés analyse en
Deseripton laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1; Rez de
chaussée - Salle 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-008 Echantillons : PO09 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
Localisation : Rez de chaussée - San 2; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Wc 2 B
: X Absence d'amiante
Zone : Discontinue N
ZPS0-009 ; X (Aprés analyse en
Echantillons : PO11 .
T laboratoire)
Description :
Joint cassant gris
Localisation : Rez de chaussée - San 1
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPS0-009' Echantillons : PO10 (Apres analyse en 10m2
Description : laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : Rez de chaussée - San 2; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Wc 2 .
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-009-2 s X (Aprés analyse en
Echantillons : PO11-2 ;
. laboratoire)
Description :
Colle grise
Localisation : Rez de chaussée - San 1; Rez de
chaussée - San 2; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc 2 Absence d'amiante
ZPS0-010 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P012; PO13 laboratoire)
Description :
Bandes calicot
Localisation : Rez de chaussée - San 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-011 Echantillons : P014 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur carreau de platre
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : Rez de chaussée - San 2
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPSO-011" Echantillons : PO15 (Aprés analyse en 10m2
Description : laboratoire)
Mur carreau de platre
Localisation : Rez de chaussée - San 1; Rez de
chaussée - San 2; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc 2 Absence d'amiante
ZPS0-012 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P016 laboratoire)
Description :
Mur sur escalier
Localisation : Rez de chaussée - Wc 2
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-013 Echantillons : P017 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Mur sur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - San 1; Rez de
chaussée - San 2; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc 2 Absence d'amiante
ZPS0-014 Zone : Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P018 laboratoire)
Description :
Colle de faience
Localisation : Rez de chaussée - San 1; Rez de
chaussée - San 2; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc 2 Absence d'amiante
ZPS0-015 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P019 laboratoire)
Description :
Panneaux et plaques
Localisation : Rez de chaussée - Salle 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-016 Echantillons : P020 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle beige et grise
Localisation : Rez de chaussée - Salle 1
Zone . Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-016-2 Echantillons : P020-2 (Aprés analyse en
. Description : " laboratoire)
Colle beige non séparable matériau compact beige
hétérogéne
Localisation : Rez de chaussée - Salle 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-017 Echantillons : P021 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de plinthes

N
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ZPS0-018

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - Salle 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P022

Description :

Enduit a base de pléatre lissé ou taloché

—

a

Amiante

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-018'

Localisation : Rez de chaussée - Salle 1

Zone : Discontinue
Echantillons : P023

Description :

Enduit a base de pléatre lissé ou taloché

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

30m2

ZPS0-019

Localisation : Rez de chaussée - Salle 1

Zone : Discontinue
Echantillons : P024; P025

Description :

Mur extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-020

Localisation : Rez de chaussée - Salle 1

Zone : Discontinue
Echantillons : P026

Description :

Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-021

Localisation : Rez de chaussée - Salle 1

Zone : Continue
Echantillons : P027

Description :

Enduit sur poutre

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-022

Localisation :
chaussée - Wc 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P028

Description :

Colle beige

Rez de chaussée - San 1; Rez de

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-022-2

Localisation :
chaussée - Wc 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P028-2

Description :

Joint cassant gris

Rez de chaussée - San 1; Rez de

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy |
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ZPS0-023

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P029; P030
Description :
Colle grise en faible quantité

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

fication

ZPS0-023-2

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P030-2
Description :
Joint cassant gris

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-024

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : PO31; P032
Description :
Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-025

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P033; P034
Description :

Mur carreaux de platre

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

N
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Amiante

a

Quantification

Conclusion
(justification)

Identifiant + Description

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Zone

Discontinue

Zone :
Echantillons : P035; P036
Description :

Murs extérieurs

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2

ZPS0-026

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Discontinue

Zone :
Echantillons : P037; P038
Description :
Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage,

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
ZPS0-027
débullage, lissage)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P039; P040
Description :
Enduit sur poutre

ZPS0-028
Absence d'amiante

(Aprés analyse en

laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 2; Rez de
chaussée - Salle 2; Rez de chaussée - Salle 3; Rez de
chaussée - Salle 4; Rez de chaussée - Salle 5

Zone : Discontinue
Echantillons : P041
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
Absence d'amiante

faux plafond
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-029

118/282
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Discontinue

Zone :

Echantillons : P042

Description :
Colle de carrelage

Localisation : Rez de chaussée - Salle 5

—
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-031 Echantillons : P043 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle grise
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-031-2 Echantillons : P043-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Joint cassant gris
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-032 Echantillons : P044 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Mur carreau de platre
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-033 Echantillons : P045 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Mur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-034 Echantillons : P046 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur sur escalier
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-035 Echantillons : P047 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteau
Localisation : Rez de chaussée - Salle 5
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-036 Echantillons : P048 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
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@Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁgz(f:il::tl:;) fication
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - DegagemenF 4;_ Rez Qe chaussée - Salle 4 Absence d'amiante
ZPS0-037 Zone L Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P0O50; P049 laboratoire)
Description :
Colle grise; Colle beige
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - Dégagement 4; Rez de chaussée - Salle 4 Ab B
. . sence d'amiante
ZPS0-037-2 Zone ;_ Discontinue (Apreés analyse en
Echantillons : P0O50-2; P049-2 laboratoire)
Description :
Colle beige et grise; Colle grise
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - Dégagement 4; Rez de chaussée - Salle 4 B
R ] Absence d'amiante
ZPS0-038 Zone_._ Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P052; PO51 laboratoire)
Description :
Colle de plinthe
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - D_egage_ment 4 Absence d'amiante
ZPS0-039 Zone_: Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P053; P054 laboratoire)
Description :
Bandes calicot

N
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Zone

ZPS0-040

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - Dégagement 4; Rez de chaussée - Salle 4
Zone : Discontinue
Echantillons : PO55; P056
Description :

Mur carreaux de platre

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0O-041

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 4
Zone : Discontinue
Echantillons : PO57
Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-042

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 3; Rez de
chaussée - Dégagement 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P058
Description :
Panneaux et plaques

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-043

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 4; Rez de
chaussée - Salle 4
Zone : Discontinue
Echantillons : PO60; PO59
Description :
Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-044

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 4; Rez de

chaussée - Salle 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P061; P062
Description :
Enduit sur poutre

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

N
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : Rez de chaussée - San 3; Rez de chaussée
-Wc3 R
Zone : Discontinue Absepce d'amiante
ZPS0-045 = X (Aprés analyse en
Echantillons : P063 f
TS laboratoire)
Description :
Colle de carrelage
Localisation : Rez de chaussée - San 3; Rez de chaussée
-Wc3 R
Zone : Discontinue Absepce d'amiante
ZPS0-046 Echantillons : PO64 (Apres anal_yse en
s laboratoire)
Description :
Colle de plinthes
Localisation : Rez de chaussée - San 3; Rez de chaussée
-Wc 3 . .
Zone : Discontinue Prese‘nce d'amiante
ZPS0-047 — X (Aprés analyse en 45m2
Echantillons : P065 f
P laboratoire)
Description :
Murs carreaux de platre
Localisation : Rez de chaussée - San 3; Rez de chaussée
-Wc3 -
Zone : Discontinue AbSEI:ICE d'amiante
ZPS0-048 " X (Aprés analyse en
Echantillons : PO66 f
T laboratoire)
Description :
Colle de faience
Localisation : Rez de chaussée - Wc 3
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-049 Echantillons : P067 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - Wc 3
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-050 Echantillons : P068 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteau
Localisation : Rez de chaussée - Wc 3
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-051 Echantillons : P069 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : Rez de chaussée - San 3; Rez de chaussée
- Wc 3 B
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-052 ‘Echantillons : PO70 (Apres anal_yse en
o laboratoire)
Description :
Panneaux et plaques
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Amiante

a

Quantification

Conclusion
(justification)

Identifiant + Description

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Zone

chaussée - Salle 4
Discontinue

Zone :
Echantillons : P072; P0O71
Description :
Mur extérieur

Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 4; Rez de

ZPS0O-053

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

chaussée - Salle 3
Discontinue

Zone :
Echantillons : P0O73; P074
Description :

Colle de carrelage

Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de

ZPSO-054

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

chaussée - Salle 3
Zone : Discontinue
Echantillons : PO75; P076
Description :
Colle de plinthes

ZPS0O-055
Absence d'amiante

(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de

Localisation : Rez de chaussée - Salle 3
Continue

Zone :

Echantillons : P0O77

Description :
Enduit sur refend

ZPS0O-056
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 Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁ:::‘i?il:astliool:n) fication
Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de
chaussée - Salle 3 B
. N Absence d'amiante
ZPS0-057 Zong = Discontinuc (Aprés analyse en
Echantillons : P078; P0O79 laboratoire)
Description :
Enduit sur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de
chaussée - Salle 3 B
Zone : Discontinue Absepce d'amiante
ZPS0-058 Echantillons : PO8O; PO81 (Ap;fofa”gi‘l’;? en
Description :
Murs carreaux de platre
Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de
chaussée - Salle 3 Absence d'amiante
ZPS0-059 % Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P082; P083 laboratoire)
Description :
Enduit sur poteaux
Localisation : Rez de chaussée - Salle 2; Rez de
chaussée - Salle 3 B
Zone : Discontinue Absepce d'amiante
2PS0-060 Echantillons : P084; P085 (Aprs analy e
Description :
Enduit sur poutre

/=~
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ZPS0O-061

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P0O86

Description :
Colle de carrelage

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

fication

ZPS0-062

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P087

Description :
Ragréage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-063

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P088; P089
Description :

Colle de plinthes jaunes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-064

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Echantillons : P090
Description :
Colle de plinthe blanche

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-065

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P091

Description :
Colle de plinthes grise

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-066

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons

Zone : Discontinue
Echantillons : P092; P093
Description :

Colle de faience

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

N
ING{@JDIAG

ANN\Y

INGEDIAG | 11, rue Boi

Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy | Tél.

: 0383987973

B

125/282

Rapportdu :
02/07/2024




ZPS0O-067

 Repérage Amiante - Démolition

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P094

Description :

Bandes calicot

Conclusion
(justification)

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

a

fication

30m2

ZPS0O-068

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P095; P096
Description :

Enduit sur extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-069

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P097

Description :
Enduit sur refend

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-069'

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P098

Description :
Enduit sur refend

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

20m2

ZPS0-070

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P099

Description :
Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-071

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P100

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-072

Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Discontinue
Echantillons : P101
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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 Repérage Amiante - Démolition

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0-073 Echantillons : P102

Description :
Colle de carrelage

Conclusion

(justification) fication

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0-074 Echantillons : P103; P104
Description :
Colle de plinthe jaune

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0O-075 Echantillons : P105
Description :
Colle de plinthe grise

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0-076 Echantillons : P106; P107
Description :
Endui sur refend

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0-077 Echantillons : P109
Description :
Enduit sur extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue
ZPS0-077' Echantillons : P108

Description :
Enduit sur extérieur

Présence d'amiante
(Aprés analyse en 20m2
laboratoire)
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 Repérage Amiante - Démolition

a

e _ Conclusion .
Zone Identifiant + Description (justification) [o]TE] cation
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPS0-078 Echantillons : P110; P111 (Aprés analyse en 60m2
Description : laboratoire)
Bandes calicot
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-079 Echantillons : P112 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteaux
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-080 Echantillons : P113 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-081 Echantillons : P114 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Rez de chaussée - WC Gargons
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-082 Echantillons : P115 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-083 Echantillons : P116 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Revétement cassant orange en vrac avec couche en toile
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-083-2 Echantillons : P116-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle polymére jaune non séparable ragréage gris
A A -
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-083-3 Echantillons : P116-3 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle beige
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-084 Echantillons : P117 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Revétement cassant orange avec couche en toile
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-084-2 Echantillons : P117-2 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Colle polymeére jaune non séparable ragréage gris
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-085 Echantillons : P118; P119 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Bandes calicot
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-086 Echantillons : P120; P121 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur extérieur
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
E% Con.tisfzez Absence d'amiante
ZPS0-087 %ﬂ ; (Aprés analyse en
, Description < laboratoire)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
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—

a

Zone Identifiant + Description (jﬁ:;?:::tliot):) Quantification
Localisation : Rez de chaussée - WC Filles
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-088 Echantillons : P123; P124 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6 Ab d'ami
Echantillons : P125 sence amiante
ZPS0-089 o (Aprés analyse en
Description : K
o laboratoire)
Mur en carreau de platre
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-090 Echantillons : P126 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteau
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-091 Echantillons : P127 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-092 Echantillons : P129; P130 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de carrelage
_— - - -
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Zone

ZPS0-093

Identifiant + Description

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P131; P132
Description :

Colle de plinthes

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

fication

ZPS0-094

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P133; P134
Description :

Murs carreaux de platre

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-095

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Continue
Echantillons : P135
Description :

Mur carreau de platre coupe feu

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-096

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Continue
Echantillons : P136
Description :

Mur carreau de platre sur escalier

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-097

Localisation : ler étage - Dégagement 1

Zone : Continue
Echantillons : P137
Description :
Enduit extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

N
ING{@JDIAG

ANN\Y

INGEDIAG | 11, rue Boi

Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy | Tél.

B

: 0383987973

131/282

Rapportdu :
02/07/2024




Zone

ZPS0-098

Identifiant + Description

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P138; P139
Description :

Enduit sur poteaux

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

fication

ZPS0-099

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P140; P141
Description :

Enduit sur poutre

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-100

Localisation : ler étage - Local 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P142

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-101

Localisation : ler étage - Local 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P143

Description :
Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-102

Localisation : ler étage - Local 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P144

Description :
Bandes calicot

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

15m2
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Amiante

a

Conclusion
(justification)

Identifiant + Description

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Zone

Localisation : ler étage - Local 2
Discontinue

Zone :
Echantillons : P145; P146
Description :
Mur carreau de patre

ZPS0O-103
Absence d'amiante

(Apres analyse en
laboratoire)

Localisation : ler étage - Local 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P147
Description :
Colle beige
Absence d'amiante

(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-104
Discontinue
30m2

Zone :
Echantillons : P147-2
Description :
Peinture non séparable joint cassant blanc
Présence d'amiante

Localisation : ler étage - Local 2

(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-104-2
Localisation : ler étage - Local 2

Zone : Continue
Echantillons : P148
Description :
Enduit sur escalier
Absence d'amiante

(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-105

Localisation : ler étage - Local 2
5m2

Zone : Continue
Echantillons : P149
Description :
Enduit sur extérieur
Présence d'amiante

(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-106

Localisation : 1ler étage - Local 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P150
Description :
Enduit sur poteaux
Présence d'amiante

(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-107
133/282
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Localisation : ler étage - Local 2

Zone : Discontinue

Echantillons : P151
Description :

Enduit sur poutre

ZPS0O-108
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ZPS0O-109

Identifiant + Description

Localisation : ler étage - Local 2
Zone : Continue
Echantillons : P152

Description :

Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de

faux plafond

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPSO-110

Localisation : ler étage - Dégagement 1
Zone : Continue
Echantillons : P153
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-111

Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; ler étage - Salle de classe 12
Zone : Discontinue
Echantillons : P155; P154
Description :

Peinture; Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPSO-111-2

Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11
Zone : Discontinue
Echantillons : P155-2
Description :

Colle grise

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-112

Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; ler étage - Salle de classe 12
Zone : Discontinue
Echantillons : P156; P157
Description :

Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; 1ler étage - Salle de classe 12 Absence d'amiante
ZPSO-113 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P158; P159 laboratoire)
Description :
Murs Carreaux de platre
Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11 Absence d'amiante
ZPSO-114 Zone :_ Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P161; P160 laboratoire)
Description :
Enduit sur refends
Localisation : ler étage - Salle de classe 12
Zone :_Discontinue Présence d'amiante
ZPS0O-114' Echantillons : P160 (Aprés analyse en 30m2
Description : laboratoire)
Enduit sur refends
Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; ler étage - Salle de classe 12 Absence d'amiante
ZPSO-115 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P162; P163 laboratoire)
Description :
Enduit sur extérieur
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@Amiante

Identifiant + Description _Cor!clu _on
(justification)
Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; 1ler étage - Salle de classe 12 Absence d'amiante
ZPSO-116 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P164; P165 laboratoire)
Description :
Enduit sur poteaux
Localisation : ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 11; ler étage - Salle de classe 12 Absence d'amiante
ZPSO-117 Zone : Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P166; P167 laboratoire)
Description :
Enduit sur poutre
Localisation : 1ler étage - Salle de classe 8; ler étage -
Salle de classe 9; ler étage - Salle de classe 10; ler
étage - Salle de classe 1.1, 1_er eta_ge - Salle de classe 12 Présence d'amiante
ZPSO-118 Zone .. Discontinue (Aprés analyse en 210m2
Echanfillons ; P168 laboratoire)
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPSO-119 Zong . Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P170; P169 R
T laboratoire)
Description :
Colle de carrelage
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@Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁg::?f:il::tl:):) fication
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ller é_tage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPS0-120 Zone . Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P172; P171 laboratoire)
Description :
Colle de plinthes; Colle grise
Localisation : ler étage - Salle de classe 4; ler étage -
Salle de classe 5 -
Zone : Discontinue Abse':'ce d'amiante
2PS0-120-2 Echantillons : P171-2 (Aplr:tfof;giy;‘; en
Description :
Peinture non séparable papier non séparable
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5 Ab -
. . sence d'amiante
ZPS0-121 Zone ;. Discontinue (Apreés analyse en
Echantillons : P173; P174 laboratoire)
Description :
Murs carreaux de platre
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPS0-122 Zone - Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P176; P175 laboratoire)
Description :
Enduit sur refend
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@Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁzz(f:ll:ati(::n) cation
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; 1‘er e_tage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPS0-123 Zope Discont e (Aprés analyse en
Echantillons : P177; P178 laboratoire)
Description :
Enduit sur extérieur
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5 R
R . Absence d'amiante
ZPSO-124 Zone ;. Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P179; P180 A
T laboratoire)
Description :
Enduit sur poteaux
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPS0O-125 _Zong . Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P181; P182 R
T laboratoire)
Description :
Enduit sur poutre
Localisation : ler étage - Salle de classe 3; ler étage -
Salle de classe 4; ler étage - Salle de classe 5
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-126 Echantillons : P183 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
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@Amiante

L _ Conclusion -
Zone Identifiant + Description (justification) fication
Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-127 Echantillons : P184; P185 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-128 Echantillons : P186; P187 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Colle grise hétérogene
Localisation : 1ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-128-2 Echantillons : P187-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Joint cassant gris
Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-129 Echantillons : P188; P189 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Murs carreaux de platre
Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-130 Echantillons : P190 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit extérieur
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ZPSO-131

Identifiant + Description

Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Continue
Echantillons : P191
Description :
Mur carreaux de platre coupe feu

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0O-132

Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Continue
Echantillons : P192
Description :

Mur carreau de platre sur escalier

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-133

Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P193; P194
Description :

Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-134

Localisation : ler étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P195; P196
Description :

Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-135

Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -

Salle de classe 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P198; P197
Description :

Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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@Amiante

lusi
Zone Identifiant + Description (jﬁzz(f:i::tli(::n) fication
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
SaIIe‘ de _classg 2 Absence d'amiante
ZPS0-136 Zone Diseont = (Aprés analyse en
Echantillons : P200; P199 laboratoire)
Description :
Colle de plinthes
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
ZSaIIel dgclasse_ 2 Absence d'amiante
ZPSO-137 one_._ Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P201; P202 laboratoire)
Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
Salle de classe 2 Absence d'amiante
ZPS0O-138 Zone__ Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P204; P203 laboratoire)
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
Salle de classe 2 B
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZP50-139 Echantillons : P205; P206 (ApESO:;ti?;Z? en
Description :
Enduit extérieur
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—

d P Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁ(s)z(f:ll:astli‘:)l:n) (o]1} cation
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
Salle de classe 2 i
ZPSO-140 Zone.. Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : p208; P207 pIaboratoi);e)
Description :
Enduit sur poteau
Localisation : ler étage - Salle de classe 1; ler étage -
Salle de classe 2 -
Zone : Discontinue AbSEI:ICE d almlante
2PS0-141 Echantillons : P209; P210 (Apres analyse en
. laboratoire)
Description :
Enduit sur poutre
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-142 Echantillons : P211 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-143 Echantillons : P212 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de plinthes
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPSO-144 Echantillons : P213 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Bandes calicot
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-145 Echantillons : P214 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Murs carreaux de platre
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=0
ING@_DIAG

ANN\Y

Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy | Tél.

142/282

Rapportdu :
02/07/2024




—

d P Amiante

Conclusion
Identifiant + D ipti
entifian escription (justification)
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-146 Echantillons : P215 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC
Zone : Discontinue Absence d'amiante
Echantillons : P216 N
ZPS0O-147 AT (Aprés analyse en
Description : K
. 7 laboratoire)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
Localisation : ler étage - Salle de classe 7; ler étage -
Bureau -
Zone : Discontinue AbSEI:ICE d'amiante
ZPS0-148 r— X (Aprés analyse en
Echantillons : P217 .
T laboratoire)
Description :
Colle de carrelage
Localisation : ler étage - Salle de classe 7; ler étage -
Bureau -
Zone : Discontinue AbSEI:ICE d'amiante
ZPS0O-149 " X (Aprés analyse en
Echantillons : P218 .
T laboratoire)
Description :
Colle de plinthes
Localisation : ler étage - Salle de classe 7; ler étage -
Zone -BLE)rii?:l;ntinue Absence d'amiante
ZPS0-150 Echantillons : P219; P220 (Apgg‘of:ta:)'i’;:‘; en
Description :
Mur carreau de platre
Localisation : ler étage - Salle de classe 6; ler étage -
Salle de classe 7; ler étage - Bureau B
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-151 Echantillons : P222; P221 (Aprés analyse en
- laboratoire)
Description :
Mur extérieur
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Zone

ZPSO-152

Identifiant + Description

Localisation : ler étage - Salle de classe 6; ler étage -
Salle de classe 7; ler étage - Bureau
Zone : Discontinue
Echantillons : P224; P223
Description :
Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage,
débullage, lissage)

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

d P Amiante

ZPSO-153

Localisation : ler étage - Salle de classe 6; ler étage -
Salle de classe 7; ler étage - Bureau
Zone : Discontinue
Echantillons : P225; P226
Description :
Enduit sur poutre

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPSO-154

Localisation : ler étage - Salle de classe 6; ler étage -

Salle de classe 7
Zone : Discontinue
Echantillons : P228; P227
Description :
Bandes calicot

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-155

Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Discontinue
Echantillons : P229

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-156

Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Discontinue
Echantillons : P230

Description :
Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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d P Amiante

- o Conclusion
Identifiant + Description (justification)
Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-157 Echantillons : P231 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-158 Echantillons : P232 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-159 Echantillons : P233 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple
Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-160 Echantillons : P234 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur extérieur
Localisation : ler étage - Salle de classe 6
Zone : Unique Présence d'amiante
ZPSO-161 Echantillons : P235 (Apres analyse en 1,5m2
Description : laboratoire)
Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-162 Echantillons : P236 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : 1ler étage - Local 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-163 Echantillons : P237 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de plinthes
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPSO-164 Echantillons : P238 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mur carreau de platre
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Amiante

a

Conclusion
(justification)

1

Identifiant + Description
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-165 Echantillons : P239 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-166 Echantillons : P240 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur escalier
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPSO-167 Echantillons : P241 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit extérieur
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPSO-168 Echantillons : P242 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteaux
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-169 Echantillons : P243 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : ler étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-170 Echantillons : P244 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Panneaux et plaques
Localisation : ler étage - Dégagement 1; ler étage -
Dégagement 2
Zone : Unique -
Echantillons : P245 Absepce d'amiante
ZPS0-171 ) o (Aprés analyse en
Description . laboratoire)
Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes
(sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie)
Localisation : ler étage - Dégagement 1; ler étage -
Dégagement 2
Zone : Unique R
Echantillons : P246 Absepce d'amiante
ZPS0O-172 D P (Apres analyse en
Description . laboratoire)
Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes
(sur battant et dormant y compris occulus, et sur
errurerie)
. A N —
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@Amiante

|
Identifiant + Description _Cor!c " _on
(justification)
Localisation : 1er_etage_— Dégagement 1 Absence d'amiante
Echantillons : P247 N
ZPS0O-173 P (Aprés analyse en
Deseripton s laboratoire)
Joint de dilatation
Localisation : 2éme étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-174 Echantillons : P248; P249 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Joint cassant gris
Localisation : 2eme étage - Dégagement 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-174-2 Echantillons : P2.48_2 (Aprés analyse en
Description : K
. . - . laboratoire)
Colle beige en vrac non séparable matériau beige en
vrac hétérogene non séparable
Localisation : 2eme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Def_;ag'emenlt 2 Absence d'amiante
ZPS0-175 Zone .. Discontinue (Apres analyse en
Echantillons : P251; P250 P Y
- laboratoire)
Description :
Murs carreaux de platre
Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- De.gag'emenfc 2 Absence d'amiante
ZPSO-176 Zone :_ Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P253; P252 laboratoire)
Description :
Enduit sur extérieur

N
ING{@JDIAG

INGEDIAG | 11, rue Boi

ANN\Y

Duc 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy | Tél.

: 0383987973 147/282

Rapportdu :
02/07/2024




@Amiante

lusi
Zone Identifiant + Description (jﬁzz(f:i::tli(::n) fication
Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- De.gag_emen_t 2 Absence d'amiante
ZPS0-177 Zone Discontin. (Aprés analyse en
Echantillons : P254; P255 laboratoire)
Description :
Mur carreaux de platre sur escalier
Localisation : 2eme étage - Dégagement 1; 2éme étage
Z_ Def_;agemenlt 2 Absence d'amiante
ZPS0O-178 one ; Discontinue (Apreés analyse en
Echantillons : P257; P256 laboratoire)
Description :
Mur carreau de platre coupe feu
Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Dégagement 2 B
ZPS0-179 Zone . Discontinue ?f\sfgﬁiﬂaﬁmsf o
Echantillons : P259; P258 plaborato%e)
Description :
Enduit sur poteaux
Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
Z(-)rlljee'gagiigirt‘;cnie Absence d'amiante
ZPS0-180 Echantillons : P261; P260 mp(afo:;ti?;:i en
Description :
Enduit sur poutre
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ZPSO-181

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P262
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

—

a

ZPS0O-182

Localisation : 2eme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Dégagement 2
Zone : Unique
Echantillons : P263
Description :
Matériau compact incolore avec fibres

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-182-2

Localisation : 2eme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Dégagement 2
Zone : Unique
Echantillons : P263-2
Description :
Matériau souple noir avec poussiéres

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-183

Localisation : 2éme étage - Dégagement 1; 2éme étage
- Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P264
Description :
Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes
(sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPSO-184

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2eme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de classe 4; 2éme étage - Dépot

2

Zone : Discontinue
Echantillons : P266; P265
Description :

Murs carreaux de platre

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-185

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2eme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P267; P268
Description :

Joint cassant gris non séparable colle grise; Colle de
carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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ING{@JDIAG

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe

Zone : Discontinue

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante

@Amiante

Description :
Joint cassant gris en vrac

(Aprés analyse en
laboratoire)

2PS0-185-2 Echantillons : P267-2 (Aplrebs antal_yse en
Description : aboratoire)
Colle grise non séparable matériau compact gris
hétérogene non séparable
Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2eme étage - Salle de classe 4 Absence d'amiante
ZPS0O-186 Zone : Discontinue (Aprés analyse en
Echantillons : P269; P270 laboratoire)
Description :
Matériau compact gris
Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2eme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de classe 4 Ab B
Zone : Discontinue sence d'amiante
ZPS0-186-2 Echantillons : P269-2; P270-2 (Aprés analyse en
L laboratoire)
Description :
Colle blanche avec couche en papier; Colle beige avec
couche cartonnée
Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-187 Echantillons : P271 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur escalier
Localisation : 2éme étage - Salle de classe 4; 2éme
ng:g_e E-)isDceoF:%nzue Présence d'amiante
ZPS0O-188 P —— . (Apres analyse en 30m2
Echantillons : p272 laboratoire)
Description :
Bandes calicot
Localisation : 2éme étage - Dépot 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-189 Echantillons : P273

ANN\Y
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a

 Repérage Amiante - Démolition

Conclusion

Identifiant + Description (justification)

Localisation : 2éme étage - Dépot 2
Absence d'amiante

Zone : Discontinue
ZPS0O-189-2 Echantillons : P273-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle grise
Localisation : 2éme étage - Dépot 2
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-190 Echantillons : P274 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)

Colle de plinthes

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de classe 4; 2éme étage - Dépot
2
2PS0-191 Zone :_Discontinue
Echantillons : P276; P275
Description :

Enduit sur extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2eme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe
3; 2éme étage - Salle de classe 4; 2éme étage - Dépot
2
ZPS0-192 Zone : Discontinue
Echantillons : P278; P277

Description :

Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 1; 2éme
étage - Salle de classe 2; 2éme étage - Salle de classe

3; 2éme étage - Salle de clazsse 4; 2éme étage - Dépot Absence d'amiante

(Aprés analyse en

Zone : Discontinue laboratoire)

ZPS0-193
Echantillons : P279; P280

Description :

Enduit sur poutre
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ZPS0O-194

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P281

Description :

Dalle de sol

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0O-195

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 3; 2éme
étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P282; P283
Description :
Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-196

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 2; 2eme
étage - Salle de classe 3; 2éme étage - Salle de classe
4; 2éme étage - Dépot 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P284; P285
Description :

Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-197

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P286
Description :
Peinture non séparable revétement souple gris

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-197-2

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P286-2
Description :
Colle polymére jaune

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-198

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 3; 2éme
étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P287
Description :
Peinture non séparable colle grise avec couche
cartonnée

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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ZPS0O-198-2

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 3; 2éme
étage - Salle de classe 4
Zone : Discontinue
Echantillons : P287-2
Description :
Matériau platreux blanc en vrac

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0O-199

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 9
Zone : Discontinue
Echantillons : P288

Description :
Matériau platreux blanc

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-199-2

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 9
Zone : Discontinue
Echantillons : P288-2
Description :
Colle grise avec couche cartonnée

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

2,5m2

ZPS0-200

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2éme
étage - Salle de classe 6; 2éme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2eme étage - Salle
de classe 9; 2éme étage - Salle de classe 10; 2eme

étage - Salle de classe 11
Zone : Discontinue
Echantillons : P289; P290
Description :

Colle grise; Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-200-2

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 6; 2eme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2éme étage - Salle

de classe 9; 2eme étage - Salle de classe 10
Zone : Discontinue
Echantillons : P289-2
Description :
Colle grise en vrac

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-201

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 6; 2éme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2éme étage - Salle
de classe 9; 2éme étage - Salle de classe 10; 2éme

étage - Salle de classe 11
Zone : Discontinue
Echantillons : P292; P291
Description :

Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Zone

ZPS0-202

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2éme
étage - Salle de classe 6; 2éme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2éme étage - Salle

de classe 9; 2éme étage - Salle de classe 10; 2éme

étage - Salle de classe 11
Zone : Discontinue
Echantillons : P293; P294
Description :
Murs carreaux de platre

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

fication

ZPS0-203

Localisation : 2eéme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 11
Zone : Discontinue
Echantillons : P296; P295
Description :
Bandes calicot

Présence d'amiante

Absence d'amiante

(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-204

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 6; 2éme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2eme étage - Salle
de classe 10; 2éme étage - Salle de classe 11; 2éme

étage - Dépot 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P297; P298
Description :
Enduit sur extérieur

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-205

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 6; 2eme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2éme étage - Salle
de classe 9; 2éme étage - Salle de classe 10; 2éme

étage - Salle de classe 11; 2éme étage - Dépot 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P299; P300
Description :
Enduit sur poteaux

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Zone

ZPS0O-206

Identifiant + Description

Localisation : 2éme étage - Salle de classe 5; 2eme
étage - Salle de classe 6; 2éme étage - Salle de classe
7; 2éme étage - Salle de classe 8; 2éme étage - Salle

de classe 9; 2éme étage - Salle de classe 10; 2éme

étage - Salle de classe 11; 2éme étage - Dépot 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P302; P301
Description :
Enduit sur poutre

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0O-207

Localisation : 2éme étage - Dépot 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P303

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-208

Localisation : 2éme étage - Dépot 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P304

Description :
Colle de plinthe

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-209

Localisation : 2éme étage - Local 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P305

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-210

Localisation : 2éme étage - Local 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P306

Description :
Colle de plinthe

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-211

Localisation : 2éme étage - Local 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P307

Description :
Mur carreaux de platre

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-212

Localisation : 2éme étage - Local 1
Zone : Continue
Echantillons : P308

Description :
Mur sur escalier

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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 Repérage Amiante - Démolition

a

- o Conclusion
Identifiant + Description (justification)
Localisation : 2eme étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-213 Echantillons : P309 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle de faience
Localisation : 2eme étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-214 Echantillons : P310 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poteaux
Localisation : 2éme étage - Local 1
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-215 Echantillons : P311 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit sur poutre
Localisation : 2eéme étage - Local 1
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-216 Echantillons : P312 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit extérieur
Localisation : 2eme étage - Salle de classe 10; 2éme
étage - Salle de classe 11 B
Zone : Discontinue Absef\ce d'amiante
ZPS0-217 ‘Echanti X (Aprés analyse en
Echantillons : P313 ;
T laboratoire)
Description :
Panneaux et plaques
Localisation : 2éme étage - Salle de classe 11
Zone : Unique Présence d'amiante
ZPS0-218 Echantillons : P314 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez
de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage Absence d'amiante
ZPS0-219 - Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2 (Aprés analyse en
Echantillons : P333 laboratoire)
Description :
Pierre reconstituée
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Zone

ZPS0-219-
Extérieur escalier

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez
de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage
- Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P317; P318; P328; P329
Description :

Enduit sur extérieur

@Amiante

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-219-
isolant escalier

Localisation : ler étage - Cage d'escalier 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P322
Description :
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-219-
plinthes escalier

Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez
de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage
- Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P321; P326
Description :

Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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Amiante

a

Conclusion
(justification)

Identifiant + Description

Zone
Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez
de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage
Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

- Cage d'escalier 1; 2eme étage - Cage d'escalier 2
Discontinue

Zone :
Echantillons : P323; P332
Description :
Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes

(sur battant et dormant y compris occulus, et sur

serrurerie)

ZPS0-219-porte
CF escalier

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez

Localisation
Discontinue

Zone :
Echantillons : P319; P330
Description :
Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage,

de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage
- Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2

débullage, lissage)

ZPS0-219-
Poteaux
extérieur escalier

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Localisation : ler étage - Cage d'escalier 1; ler étage -
Cage d'escalier 2; 2éme étage - Cage d'escalier 1;
2éme étage - Cage d'escalier 2

Zone : Discontinue
Echantillons : P320; P331
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

ZPS0-219-
poutre escalier

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez

de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage

Localisation :
ZPS0-219- - Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2
Refend escalier Zone : Discontinue
Echantillons : P316; P327
Description :
Enduit sur refend
LN -
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Zone

ZPS0-219-Sol
escalier

Identifiant + Description

Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier 1; Rez
de chaussée - Cage d'escalier 2; ler étage - Cage
d'escalier 1; ler étage - Cage d'escalier 2; 2éme étage
- Cage d'escalier 1; 2éme étage - Cage d'escalier 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P315; P325
Description :

Colle de carrelage

Conclusion
(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

@Amiante

ZPS0-220

Localisation : Rez de chaussée - Sous-escalier 1
Zone : Continue
Echantillons : P324
Description :
Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-221

Localisation : ler étage - Salle de classe 12
Zone : Discontinue
Echantillons : P334

Description :
Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-222

Localisation : 2eme étage - Dégagement 1; 2éme étage

- Dégagement 2
Zone : Discontinue
Echantillons : P336; P335
Description :

Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-223

Localisation : 2éme étage - Dégagement 1
Zone : Discontinue
Echantillons : P337; P338
Description :

Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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—

a

Amiante

- o Conclusion
Identifiant + Description (justification)
Localisation : Rez de chaussée - Salle 6
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPS0-224 Echantillons : P339 (Aprés analyse en 2U
Description : laboratoire)
Condauit en fibres-ciment
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-225 Echantillons : P340; P341 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Peinture non séparable matériau souple blanc
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-225-2 Echantillons : P340-2; P341-2 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Mousse grise
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-226 Echantillons : P342; P343 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Joint de dilatation
Localisation : Extérieur - Toiture
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-227 Echantillons : P344; P345 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Matériau bitumineux noir
Localisation : Extérieur - Toiture
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0-227-2 Echantillons : P344-2 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Matériau mousse jaune avec poussiéres
Localisation : Extérieur - Toiture
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-228 Echantillons : P346; P347 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Relevé : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
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(justification)

—

d P Amiante

Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-229 Echantillons : P348 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
trame fibreuse
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-230 Echantillons : P349; P350 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Mastic entre montant aluminium et structure
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0O-231 Echantillons : P351; P352 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Mastic entre bardage métallique noir er structure
Localisation : Extérieur - Toiture
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-232 Echantillons : P353 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
Localisation : Extérieur - Toiture
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-233 Echantillons : P354 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Relevé : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement 1
Zone : Discontinue Présence d'amiante
ZPS0-234 Echantillons : P355 (Aprés analyse en 7U
Description : laboratoire)
Mastic ancrage des tirants métalliques
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-235 Echantillons : P356; P357 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Colle (faience, pate de verre, carrelage)
Localisation : Extérieur - Fagade
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-236 Echantillons : P358; P359 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Revétement plastique épais (RPE)
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—

d P Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁ(s)z(f:ll:astli‘:)l:n) (o]1} cation
Localisation : Parties extérieures
Zone : Discontinue B
Echantillons : P360; P361 Absepce d'amiante
ZPS0-237 . (Aprés analyse en
Description ; laboratoire)
Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage,
débullage, lissage)
Localisation : Parties extérieures
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-238 Echantillons : P362; P363 (Apres analyse en
Description : laboratoire)
Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Parties extérieures
Zone : Discontinue Absence d'amiante
ZPS0-239 Echantillons : P364 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Plaques de fibralith
Localisation : Parties extérieures Absence d'amiante
Echantillons : P365; P366 N
ZPS0-240 = (Apres analyse en
Description laboratoire)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Localisation : Parties extérieures
Zone : Continue Absence d'amiante
ZPS0O-241 Echantillons : P367 (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
Matériau souple gris avec poussiéres
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ZPS0-241-2

 Repérage Amiante - Démolition

Localisation : Parties extérieures
Zone : Continue
Echantillons : P367-2
Description :

Matériau bitumineux noir

(justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-242

Localisation : Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - VS 1;
Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol - VS 3; Sous-Sol - VS 6;
Sous-Sol - VS 7
Zone : Discontinue
Echantillons : P368
Description :

Carton

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-242-2

Localisation : Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - VS 1;

Sous-Sol - VS 2; Sous-Sol - VS 3; Sous-Sol - VS 4;
Sous-Sol - VS 6; Sous-Sol - VS 7
Zone : Discontinue
Echantillons : P368-2
Description :
Peinture non séparable matériau bitumineux noir

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

200ml

ZPS0-243

Localisation : Sous-Sol - Sous-escalier
Zone : Continue
Echantillons : P369

Description :
Conduit en fibres-ciment

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

3ml

ZPS0-244

Localisation : Rez de chaussée - Local stockage
Echantillons : P370
Description :
[Met] Revétement souple beige

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-244-2

Localisation : Rez de chaussée - Local stockage
Echantillons : P370-2
Description :
[Met] Colle polymeére jaune non séparable ragréage
gris hétérogéne non séparable

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-245

Localisation : Rez de chaussée - Local stockage
Echantillons : P371
Description :
Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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d P Amiante

Zone Identifiant + Description (jﬁ:;?:::tl::)ll) Qu. cation
Localisation : Rez_de chaussée - Local stockage Absence d'amiante
Echantillons : P372; P373 N
ZPS0-246 Description : (Aprés analyse en
Description K
) . . R laboratoire)
Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Localisation : Rez de chaussée - Local stockage Ab d'ami
Echantillons : P374 sence amiante
ZPS0-247 Descri tic;n ; (Aprés analyse en
Description K
Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) laboratoire)
Localisation : Rez de chaussée - Local stockage B
Echantillons : P375 Absence d'amiante
ZPS0-248 Descri tio.n ; (Aprés analyse en
Description K
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : Rez de chaussée - Local stockage Absence d'amiante
ZPS0-248-2 7‘5‘:“82'5';?5“:0?.75'2 (Aprés analyse en
Description K
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : Rez de chaussée - Local stockage B
Echantillons : P376 Absence d'amiante
ZPS0-249 Descri tio.n ; (Aprés analyse en
Description © A
: " laboratoire)
Peinture et ciment
Localisation : ler étage - Salle de classe 12 B
E X . Absence d'amiante
Echantillons : P377 .
ZPS0-250 Description : (Apreés analyse en
Description K
. . . laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : ler _etage h Salle de classe 12 Absence d'amiante
Echantillons : P377-2 N
ZPS0-250-2 Description (Apres analyse en
Description : R
- n - . laboratoire)
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussieres
Localisation : ler e_tage -.Salle de classe 11 Absence d'amiante
Echantillons : P378 N
ZPS0-251 Descrintion : (Apres analyse en
Description R
. - . laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : ler _etage h Salle de classe 11 Absence d'amiante
Echantillons : P378-2 S
ZPS0-251-2 Description (Apres analyse en
Description k
- " - . laboratoire)
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussieres
— = =
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@Amiante

lusi
Identifiant + Description -COI'!C-USI-OI‘\ fication
(justification)
Localisation : ler étage - Salle de classe 10 B
A ) Absence d'amiante
Echantillons : P379 N
ZPS0-252 P (Aprés analyse en
Deseripton laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : ler étage - Salle de classe 10 Absence d'amiante
Echantillons : P379-2 N
ZPS0-252-2 . (Aprés analyse en
Deseripton laboratoire)
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres
Localisation : ler étage - Salle de classe 9 B
X Absence d'amiante
Echantillons : P380 N
ZPS0-253 Description : (Aprés analyse en
Description © R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 9 Absence d'amiante
Echantillons : P380-2 N
ZPS0-253-2 Description : (Aprés analyse en
Description : R
[Molp] Matériau fibreux jaune laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 8 -
N Absence d'amiante
Echantillons : P381 N
ZPS0-254 Description : (Aprés analyse en
Description : R
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 8 Absence d'amiante
Echantillons : P381-2 N
ZPS0-254-2 D P (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : ler étage - San; ler étage - WC; ler
étage - Bureau .
X i Absence d'amiante
ZPS0-255 7&}1;”“"9“5. y P_382 (Apres analyse en
escription : K
. 7 laboratoire)
Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond
Localisation : ler étage - Salle de classe 7 b d'ami
Echantillons : P383 A sence amiante
ZPS0-256 D P (Apres analyse en
Description : laboratoire)
[Molp] Matériau fibreux jaune
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@Amiante

Identifiant + Description _Con_c_IuSI_on fication
(justification)
ZPS0-256-2 = Description : (Aprés analyse en
Description : R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
oo 1o fage - Sol e chsse
ZPS0-257 mn ; (Apres analyse en
p! : R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 6 Absence d'amiante
Echantillons : P384-2 \
ZPS0-257-2 Description : (Apres analyse en
p! : R
[Met] Matériau fibreux beige avec poussiéres laboratoire)
LocallsatlonE:cﬁrn(teit”aogni-. ia398e5d escalier 2 Absence d'amiante
ZPS0-258 "~ Description tio.n ; (Aprés analyse en
p! : R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler _etage.— Cage d'escalier 2 Absence d'amiante
Echantillons : P385-2 N
ZPS0O-258-2 Description (Apres analyse en
Description : &
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 1 -
Echantillons : P387 Absence d'amiante
ZPS0-260 e (Aprés analyse en
Description : laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : ler étage - Salle de classe 1 Absence d'amiante
Echantillons : P387-2 N
ZPS0-260-2 . (Apreés analyse en
Description : laboratoire)
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres
Localisation : ler étage - Salle de classe 2 b d'ami
Echantillons : P388 A sence amiante
ZPS0O-261 D— ; (Apres analyse en
Description : laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
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@Amiante

Identifiant + Description (jﬁ:;::::::):) fication
ZPS0-261-2 = Description : (Aprés analyse en
p! : R
[Molp] Matériau fibreux jaune laboratoire)
Mzmnécﬁ;;fﬁii__ szlgegde classe 3 Absence d'amiante
ZPS0O-262 mn k (Aprés analyse en
p! : R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 3 Absence d'amiante
Echantillons : P389-2 \
ZPS0-262-2 Description : (Apres analyse en
p! : R
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 4 B
Echantillons : P390 Absence d'amiante
ZPS0-263 Descri tio.n ; (Aprés analyse en
p! : R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 4 Absence d'amiante
Echantillons : P390-2 N
ZPS0O-263-2 Description (Apres analyse en
p! : &
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 5 -
Echantillons : P391 Absence d'amiante
ZPS0-264 Descri tio.n . (Aprés analyse en
p! : K
[Molp] Matériau fibreux jaune en faible quantité laboratoire)
Localisation : ler étage - Salle de classe 5 Absence d'amiante
ZPS0O-264-2 7Echa82!§:;stizoi3.91—2 (Aprés analyse en
p! : K
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : ler étage - Local 2 .
E———— N Absence d'amiante
ZPS0O-265 %ﬂgﬂz (Aprés analyse en
Description : k
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
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@Amiante

lusi
Identifiant + Description -COI‘!C-USI-OI‘\ fication
(justification)
Localisation : ler étage - Local 2 B
Echantillons : P392-2 Absence d'amiante
ZPS0-265-2 . (Aprés analyse en
Deseripton laboratoire)
[Molp] Matériau fibreux jaune
Localisation : 1er_etage_— Dégagement 1 Absence d'amiante
Echantillons : P394 N
ZPS0-267 P (Aprés analyse en
Deseriplon laboratoire)
[Met] Couche bitumineuse noire
Localisation : le_r etagfe - Dégagement 1 Absence d'amiante
Echantillons : P394-2 N
ZPS0-267-2 Description (Aprés analyse en
Description : R
[Met] Matériau fibreux jaune avec poussiéres laboratoire)
Localisation : 1er_etage.— Dégagement 2 Absence d'amiante
Echantillons : P395 N
ZPS0-268 Description : (Aprés analyse en
Description © R
[Met] Couche bitumineuse noire laboratoire)
Localisation : le_r etagfa - Dégagement 2 Absence d'amiante
Echantillons : P395-2 N
ZPS0-268-2 Description (Aprés analyse en
Description © R
[Molp] Matériau fibreux jaune laboratoire)
Localisation : Extérieur - Fagade .
——— ) Absence d'amiante
ZPS0-269 % P_396 (Aprés analyse en
Description : .
laboratoire)
Plot de colle

N
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d P Amiante

Quantification des matériaux amiantés

il i *
Identifiant + Description RUaptytation

Identifiant: ZPSO-004"
Réf. échantillon: P004
Réf. laboratoire: 1T112205-8121
Description: Enduit sur mur extérieur extérieur
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et 15 m2
cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-004'
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-009'

Réf. échantillon: P010
Réf. laboratoire: IT112205-8127
Description: Colle de carrelage
Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - 10 m2

Revétements de sols
Partie a sonder: Colle de carrelage
Localisation sur croquis: ZPSO-009'
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-011'

Réf. échantillon: P015
Réf. laboratoire: 1T112205-8132
Description: Mur carreau de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et 10 m2

cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de pléatre lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-011'
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-018"
Réf. échantillon: P023
Réf. laboratoire: 1T112205-8140
Description: Enduit a base de plétre lissé ou taloché
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et 30 m2
cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-018'
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-047
Réf. échantillon: P065
Réf. laboratoire: 1T112205-8674
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons 25 m2
séches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-047
Sondage: Visuel

A .. Y A W A ¥
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 Repérage Amiante - Démolition a

Quantification*

Identifiant + Description

Identifiant: ZPSO-047
Réf. échantillon: P065
Réf. laboratoire: 1T112205-8674
Description: Murs carreaux de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons
séches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Sondage: Visuel

20 m2

Identifiant: ZPSO-067
Réf. échantillon: P094
Réf. laboratoire: 1T112205-8703
Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons 30 m2
seches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-067
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-069'
Réf. échantillon: P098
Réf. laboratoire: 1T112205-8707
Description: Enduit sur refend
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et 20 m2
cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-069'
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-077"

Réf. échantillon: P108
Réf. laboratoire: 1T112205-8763
Description: Enduit sur extérieur
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et 20 m2

cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit & base de ciment lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-077"
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-078
Echantillon:
P110, réf. labo.: IT112205-8765
P111, réf. labo.: IT112205-8766
Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons

séches (assemblées, préfabriquées)

Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-078

Sondage: Visuel

60 m2

W N - -
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Identifiant + Description

Identifiant: ZPSO-102
Réf. échantillon: P144
Réf. laboratoire: IT112205-8806
Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons
séches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-102
Sondage: Visuel

15 m2

@Amiante

Identifiant: ZPSO-105
Réf. échantillon: P148

Réf. laboratoire: 1T112205-8814

Description: Enduit sur escalier

Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et
cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-105
Sondage: Visuel

30 m2

Identifiant: ZPSO-107
Réf. échantillon: P150
Réf. laboratoire: IT112205-8818
Description: Enduit sur poteaux
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux
Partie a sonder: Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage,
débullage, lissage)
Sondage: Visuel

5 m2

Identifiant: ZPSO-108
Réf. échantillon: P151
Réf. laboratoire: IT112205-8905
Description: Enduit sur poutre
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et
charpentes
Partie a sonder: Enduit & base de ciment lissé ou taloché
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-114'
Réf. échantillon: P160
Réf. laboratoire: IT112205-8921
Description: Enduit sur refends
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et
cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation sur croquis: ZPSO-114
Sondage: Raclage

30 m2
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Identifiant + Description

@Amiante

Identifiant: ZPSO-118
Réf. échantillon: P168
Réf. laboratoire: IT112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux
plafond 30 m2
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux
plafond
Localisation sur croquis: ZPSO-118
Sondage: Visuel
Identifiant: ZPSO-118
Réf. échantillon: P168
Réf. laboratoire: IT112205-8935
Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux
plafond 50 m2
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie a sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux
plafond
Sondage: Visuel
50 m2
50 m2
30 m2
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@Amiante

il i *
Identifiant + Description Quantification

Identifiant: ZPSO-161
Réf. échantillon: P235
Réf. laboratoire: IT112205-9121
Description: Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe- 1,50 m2
feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Localisation sur croguis: ZPSO-161
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-188
Réf. échantillon: P272
Réf. laboratoire: 1T112205-9224
Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons 30 m2
seches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-188
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-188
Réf. échantillon: P272

Réf. laboratoire: IT112205-9224

Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons
séches (assemblées, préfabriquées)
Partie a sonder: Bandes calicot
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-199-2
Réf. échantillon: P288-2
Réf. laboratoire: 1T112205-9240
Description: Colle grise avec couche cartonnée
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revétements 2,5 m2
de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie a sonder: Colle de faience
Localisation sur croquis: ZPSO-199-2
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-203
Echantillon:
P295, réf. labo.: IT112205-9247
P296, réf. labo.: IT112205-9248
Description: Bandes calicot
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons

séches (assemblées, préfabriquées)

Partie a sonder: Bandes calicot
Localisation sur croquis: ZPSO-203

Sondage: Visuel
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 Repérage Amiante - Démolition a

il i *
Identifiant + Description Ruaptutation

Identifiant: ZPSO-218
Réf. échantillon: P314
Réf. laboratoire: IT112205-9519
Description: Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-
feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
Partie a sonder: Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite
Localisation sur croguis: ZPSO-218

Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-224
Réf. échantillon: P339
Réf. laboratoire: 1T112205-9544
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - 2U
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis: ZPSO-224
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-234
Réf. échantillon: P355
Réf. laboratoire: 1T112205-9674
Description: Mastic ancrage des tirants métalliques
Composant de la constructign: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et 7 U
étanchéités - Eléments associés a la toiture
Partie & sonder: Mastic
Localisation sur croquis: ZPSO-234
Sondage: Visuel
Identifiant: ZPSO-242-2
Réf. échantillon: P368-2
Réf. laboratoire: 1T112205-9708
Description: Peinture non séparable matériau bitumineux noir
Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - 200 ml
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)
Localisation sur croquis: ZPSO-242-2
Sondage: Visuel

Identifiant: ZPSO-243
Réf. échantillon: P369
Réf. laboratoire: 1T112205-9710
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - 3ml
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis: ZPSO-243
Sondage: Visuel

*Estimatif des matériaux amiantés « le rapport de repérage ne constitue pas a lui seul le document de consultation des
entreprises auquel il doit néanmoins étre joint ». Il appartient au maitre d'ceuvre de valider les quantités exactes
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° | Repérage Amiante - Démolition @) Amiante

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT
13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait 3 VANDceuvre LES NANCY, le 02/07/2024

Par : MONFORT nicolas

Signature du représentant :
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 22/ING/14275/MON

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I|'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un
préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination pres
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

N° N:
=N
ING@&JDIAG \\\\

INGEDIAG | 11, rue Bois le Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973 176/282

Rapport du :
02/07/2024


http://www.sinoe.org/

Repérage Amiante - Demolition 2D Amiante

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

Méthodologie de dénomination des zones sur croquis

Afin de faciliter la localisation des zones amiantés dans le schéma, l'auteur du constat divise
chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention
décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis est la suivante :

e La zone de l'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres
zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d’'une montre ;

e La zone « plafond » est indiquée en clair.

e La zone « sol » est indiquée en clair.
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage FORMAT A3

Nom du plan : RDC

Adresse du bien :
Entreprise réalisant le repérage : Ancien collége Monplaisir
INGEDIAG 14 Rue Jacques Callot
11, rue Bois le Duc, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 22/ING/14275/MON
Rédacteur : MONFORT nicolas
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Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4115 EN DATE DU 11/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8167
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P45 - Mur exteriear - Rez de chaussee - Salle Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac
...................... 3 o
] Peinture non séparablke + META (A) ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau gris en vrac non Nombre de préparations : | Analyste : WPM
séparable Nombre de supports (3)
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-8169

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client : P046 - Mur sur escalier - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc en vrac /
Salle 5 Matériau gris en vrac
*I Peinture non séparable + META (A)k | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : WPM
yrac non séparable + Nombre de supports %)
o 7 d'analyse 2
Matériau gris en yrac non
séparable
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058171
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client - P47 - Enduit sur poteau - Rez.de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
Salke 5
¥ Peinture non séparable + META (A) ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : EIB
vrac non séparable Nombre/de supports ©)
danalyse:2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8172
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P048 - Enduit sur poutre - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blancen vrac /
Salle S Matériau gris en vrac
*I  Peinture non séparable + META (A)ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : EIB
vrac non séparable + Nombre de supports G
s 3 d'analyse :2
Matériau gris €n yrac non
séparable
Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Rél échantillon ITGA - T112205-8174
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P049 - Colk de carrelage - Rex de chaussee - Description ITGA : Carrelage blanc / Colle beige / Carrelage beige
Salle 4 / Colle grise
P Colle beige META (A)ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eooooodmmalysez2 ...
*2 Colle grise META (A)ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

Nombre de préparations : Analyste : WPM

Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire

Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4115 EN DATE DU 11/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytigues
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Nombre de supports

d'analyse : 2

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8176
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P05 - Colke de canelage - Rev. de chaussee - Description ITGA : Carrelage blanc / Colle grise / Carrelage beige
Degagement 3 / Colle beige et grise
Yl Colle grise META (A)k | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Camalyse:2 L ..
2 Colle beige et grise META (A)ke | 1/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, 'échantillon objet de Fessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la
imite de détection

(2)D’autres fibres minérakes susceptibles d’étre inhakes (dont la largeur estinférieure & 3 ym) ont €t€ détectées. Ces fibres ont pu Etre dilférenciées
de fibres d’amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse
EDX)

(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la kmite de détection est garantie uniguement sur la prise d’'essai et non par
couche.

(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La kimite de détection est
garantie surchague couche sila prise d’essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont €t€ identifiées par k laboratoire alors guelles n’avaient pas €té distinguées par k client.
Siles couches étaient susceptibles de contenirde Famiante par nature elles ont fait Fobjet d’une analyse.

Dans k cas d'une demande d'analyse de couche (s) spécifigue(s), seuks ks couches non distinguables & il nu par ke chent, ont é1€ analysées.

Validé par:  Xaverie SABENDO Analyste

==
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel: 04.77.7952 80

www itgafr

"En fii;tn a F E L

Made in France

Accréditation n® 1-1761 cofrac

Portée disponible

surwwweofracfr ESSAIS

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne conceme que les échantillons sownis & lanalyse rels qu'ils ont é1é regus au aboratoire.

Le aboratoive n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simpl et identifié

et ransc comme telles.

Client:  INGEDIAG
I RUEBQIS LE DUC
54500 VANDOEUVRELES NANCY

Réf. Commande ITGA :

Reéf. Commande Chent :

1TQ322-4116

22/ING/ 14275/ MON 2022_05_03_0827 2417

Prélvement(s) Regu au laboratoire le : 03/05/2022

Préparation(s) :

Effectuée de fagon & €tre représentative de I€chantillon conformément & Farrété du ler octobre 2019 :

G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Ekctronique & Transmission Analytique (META)en fonction de la nature de la prise d’essai

(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au ™e

Technique(s) M

Analytique(s) :

pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues

La détection de fibres d’amiante optiguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ouégak 3 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronigue & Transmission Analytique (parties pertinentess de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technigue analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résuliat/ Variété d'amiante Elements analytiques

Réfl dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P35 1 - Colle de plinthe - Rev de chaussee -

Colle grise META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Nombre de supports
danalyse ;2

Rélgchantillon ITGA : TT112205-8660

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : AFR

Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P52 - Colke de plinthe - Rez de chaussee -
Degagement 3

Colle grise + Couche

platreuse blanche non

—_— Nombre de supports
d'analyse : 2

ReET échantillon client :

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

RéM€chantillon ITGA : TT112205-866 1

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : ZAR
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Toile fib

*I Peinture non séparable +

séparable + Enduit platreux

beige non séparable + Papier

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P053 - Bandes calicot - Rez de chaussee -

Degagement 3

META (A)ke 12/05/2¢22
reuse blanche non Nombre de préparations : |
Nombre de supports

danalyse :2

non séparable + Matériau
platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8662

Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit
platreux beige / Papier/ Matériau platreux

Description ITGA :

blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH
@)

platreux

REf dossier chient :

ReET échantillon chient :
*I Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc non
séparable + Papier non
séparable + Matériau

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P054 - Bandes calicot - Rex de chaussee -
Degagement 4

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

danalyse :2

blanc avec couche

cartonnée non séparable

RéM €chantillon ITGA : M1 12205-8663

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /

Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Ref dossierchent :

ReEr échantillon client :

¥l Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P{55 - Mur carreaux de platre - Rez. de

chaussee - Salle 4

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
danalyse -2

ReM €chantillon ITGA : IT112205-8664

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : ZAR
@)

Réf dossier chent :

Peinture

Ref échantillon client -

Matériau platreux blanc

22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P{}56 - Mur carmreaux de platre - Rez de

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations :

non séparable +

Nombre de supports
d'analyse :2

Rel €chantillon ITGA : IT112205-8665

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc

Amiante non détecté (1)/ -

Autres fibres inhalabkes
distinguges par M. (2)
Analyste : AFR
A

REf dossier chient :

Colle gr
Carton

Ref échantillon client :

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P357 - Colke de faience - Rez de chaussee -
Degagement 4

e non séparable + META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d’analyse :2

RéM échantillon ITGA : IT112205-8666

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Carton

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P(58 - Panneaux et plagues - Rev de chaussee -

Degagement 3

*I' Enduit blanc non séparable MOLP + META (A)le
+ Matériau fibreux beige 1210512022
avec poussieres Nombre de préparations : 3

Nombre de supports

danalyse -4

Ref échantillon ITGA - IT112205-8667
Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec
poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguée s par M. (2)
Analyste : AFR
(‘)

REf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon client - P59 - Enduit sur poteaux - Rezde chaussee -

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations :

Peinture non séparable +

Enduit compact gris

Rélgchantillon ITGA : IT112205-8668

Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR

Degagement 4

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

"I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en

Nombre de supports )
d'analyse :2
Réf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : T112205-8669
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDQOEU VRE LES NANCY
R&M échantillon client - P064 - Enduit sur poteaux - Rezde chaussee - Description ITGA - Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Amiante non détecte (1)/ -
Analyste : ZAR

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : |

s Nombre de supparts 3)
d'analyse:2
RéM dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-867¢
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P06 - Enduit sur poutre - Re7 de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit pltreux blanc en vrac
Degagement 4

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR

Enduit platreux blanc en Nombre de préparations :

e Nombre de supports

danalyse -2

wie Nombre de supports 3)
d'analyse :2

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college Ref échantillon ITGA - T112205-867 |

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDQOEU VRE LES NANCY
R&f échantillon client - P062 - Enduit sur poutre - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en vrac
...................... Sl

¥l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : ZAR
(3)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P363 - Cole de carrelage - Rez de chaussee -

*I Colle grise META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports

d'analyse 1 6

ReM €chantillon ITGA : IT112205-8672

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractio

n analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

REf échantillon client =

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P(64 - Colle de plinthes - Rez de chaussee -

*I Colle grise + Couche

META (A)ke 12/05/20¢22

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8673

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse

Amiante non détecté (1)/ -

REf échantillon chient :

¥l Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
PO6S - Murs carreaux de platre - Rez de
chaussee - San 3
META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

platreuse blanche non Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
séparable Nombre de supports @)
d'analyse : 2
RET dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college IT112205-8674

REM €chantillon ITGA :

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc

Présence de fibres damiante /
Chrysotike Analyste : ZAR

@)

REf dossier chent :

REf échantillon client ©

séparable

platreuse blanche non

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

PO66 - Colle de faience - Rex de chaussee - We

'l Colle grise + Couche

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse 12

Réféchantillon ITGA : T112205-8675

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Ref dossierchent :

Ref échantillon client -

*I Peinture non s

Matériau gris en vrac

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P367 - Mur exterieur - Rez de chaussee - We 3

éparable + META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse -2

Rélgchantillon ITGA : IT112205-8676

Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
(3)

REf dossier chient :

Ref échantillon client :

Enduit platreux blanc en

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P68 - Enduit sur potean - Rez.de chaussee -

*I Peinture non séparable +

META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : 2

Réf échantillon ITGA - T112205-8677

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : QBL

REf échantillon client =

vrac

¥l Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en

Manplaisir |4 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P{69 - Enduit sur poutre - Rez de chaussee -

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse : 2

irag Nombre de supports (3)
d'analyse : 4
Rél dossier chient 22/ ING/ 1427 5/MON - Ancien college IT112205-8678

RéMéchantillon ITGA :

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
(3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8679
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : PO70 - Panneaux et plagues - Rez de chaussee - Description ITGA : Matériau plitreux blanc / Carton
...................... e
¥l Matériau platreux blanc non META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Carton non Nombre de préparations : | Analyste : MZH
séparable Nombre de supports )
danalyse:2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058680

Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client : P07 - Mur exterieur - Rez. de chaussee - Salke Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 B B e P O ooy
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports (3)
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college R&f &chantillon ITGA : T112205-868 1
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&N échantillon client - PO72 - Mur exterieur - Re de chaussee - Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac
Degagement 4
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports 3)
danalyse :2
Réf dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rél échantillon ITGA : IT112205-8682

Nombre de préparations :
Nombre de supports

Analyste : SBX

REf échantillon client = P073 - Colk de canelage - Rez de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L
Yl Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supparts
danalyse : 2
REM dossier chient : 22/ ING/ 1427S/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8683
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
RET échantillon client : P074 - Colle de canelage - Rez de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
Salke 3
¥l Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

d'analyse : 2

d‘nnnlx e 2

Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-8684

Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client © PO7S - Colle de plinthes - Rez de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Carton
...................... BBl 2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

4] Colle grise + Carton non META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports )

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON
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Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8685
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P076 - Colke de plinthes - Re de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste - SBX
Nombre de supports
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-8686
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon client : P077 - Enduit sur refend - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lol
I Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit compact gris Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports @)
d'analyse :2
Réf dossier chent : 22/ING# 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8687
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&N échantillon client - PO78 - Enduit sur exterienr - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
Salk 2
¥l Peinture non séparable + META (A)k 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : SBX
S Nombre de supports 3)
danalyse :2
Réf dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rél échantillon ITGA : IT112235-8688
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client - P79 - Enduit sur exterieur - Re de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
I Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports 3)
d'analyse :2
Réf dossier chent : 22/ING# 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-8689
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = POBO - Murs carreaux de platre - Rez de Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc
chaussee - Salle 2
I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Matériau plitreux blanc Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports @)
danalyse ;2
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-8690
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client © P08 - Murs carreaux de platre - Rez de Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc avec couche
chaussee - Salle 3 cartonnée
I Peinture non séparable + META (A)k 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
avec couche cartonnée Nombre de supports distinguées par M. (2)
d'analyse :2 Analyste : AFR
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8691
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P82 - Enduit sur poteaux - Rev.de chanssee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... SAl 2 e
] Peinture non séparablke + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports (3)
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-8692

Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P(83 - Enduit sur poteaux - Rez.de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports (3)
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college R&f &chantillon ITGA : T112205-8693
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&N échantillon client - PB4 - Enduit sur poutre - Re7. de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
Salle 2
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : MZH
S Nombre de supports 3)
danalyse :2
Réf dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rél échantillon ITGA : IT112205-8694

Nombre de préparations :
Nombre de supports

REf échantillon client - P8BS - Enduit sur poutre - Re7. de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lol
L Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Erduit pALreux blané en Nombre de préparations : 2 Analyste : MZH
e Nombre de supports G)
d'analyse :4
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-8695
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - F086 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
...................... WA
FI Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : MZH

d'analyse : 2

d‘nnnlx e 2

Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-8696

Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon chient = PO87 - Ragreage - Re de chaussee - WC Description ITGA : Colle polymére jaune / Ragréage gris
______________________ L e,

4] Colle po]_ymére jaune non META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : | Analyste : BRM
Nombre de supports “)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technigue analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

REf échantillon client -

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P(8B - Colle de plinthe s jaunes - Rez de
chaussee - WC Garcons

*I Colle beige + Peinture non

META (A) ke 12/05/2022

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8697

Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture

Amiante non détecté (1)/ -

Ref échantillon client -

FI Colle grise

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY
P89 - Colke de plinthe s jaunes - Rez de
chaussee - WC Garcons
META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations :

Nombre de supports
d'analyse : 2

séparable Nombre de préparations : | Analyste : BRM
Nombre de supports @)
danakyces2
REfl dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Ref échantillon ITGA : T112205-8698

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : BRM

REf dossier chient @

REf échantillon client =

¥l Colle blanche

22fING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
P90 - Colle de plinthe blanche - Rez de
chaussee - WC Garcons
META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réréchantillon 1TGA : T112205-8699

Description ITGA : Carrelage / Colle blanche

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossierchent :

Ref échantillon client -

*I Colle blanche + Carton non

22/INGY 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P39 - Colle de plinthes grise - Rex de

META (A) ke 12/05/20¢22

Réféchantillon ITGA - 1 12205-8700

Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Carton

Amiante non détecté (1)/ -

Reér échantillon client :

FI Colle grise

Monplaisi 14 Rue Jacques Callor 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
P(92 - Colke de faience - Rez de chaussee - WC
Garcons
META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations :

Nombre de supports

danalyse ;2

séparable Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports (@)
d'analyse : 2
RéM dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college RéM€chantillon ITGA : T112205-8701

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossierchient :

RET échantillon chent :

*I Colle grise

22/INGY 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
P093 - Colke de faience - Rez de chaussee - WC
Garcons
META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse : 2

RéM échantillon ITGA : IT112205-8702

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat/ Variété d'amiante

Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P094 - Bandes calicot - Rez de chaussee - WC
Gareons

'l Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022

Matériau platreux blanc non Nombre de préparations : 2

séparable + Papier non Nom;re c:e 5“"50"5
< i analyse :

séparable + Matériau 3
platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8703

Description ITGA :

Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /

Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Présence de fibres d'amiante /
Chrysotike

Analyste : QBL
@)

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client = P95 - Enduit sur exterieur - Rez de chaussee -
WC Garcons

*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Enduit platreux blanc en

Réféchantillon ITGA - T112205-8704

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Analyste : MZH

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client - PO96 - Enduit sur exterieur - Rez de chaussee -
LT

¥l Peinture non séparable +
Enduit gris

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

et Nombre de supports (3)
d'analyse : 2
REf dossier chient @ 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réréchantillon 1TGA : T112205-8705

Peinture / Enduit gris

Analyste : MZH
@)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P{}97 - Enduit sur refend - Rez de chaussee -

WC Garcons

Peinture non séparable +

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Enduit gris en vrac
Nombre de supports

d'analyse : 2

Rél €chantillon ITGA : T 12205-8706

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit gris en vrac

Analyste : MZH
(3)

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client - P098 - Enduit sur refend - Rex de chaussee -

WC Garcons

¥l Peinture non séparable +

META (A) ke 12/05/2022
Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : 2

g Nombre de supports

d'analyse : 4

ReM €chantillon ITGA : IT112205-8707

Description ITGA :

Pré sence de fibres damiante /
Chrysaotike

Peinture / Enduit platreux blanc en vrac

Autres fibres inhalabkes
distinguées par M/D/A. (2)
Analyste : SBX
3)

REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P099 - Enduit sur poteaux - Rez.de chaussee -

WC Garcons

"I Peinture non séparable +

Enduit platreux blanc en
¥rac Nombre de supports

META (A)ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |

danalyse :2

Réféchantillon ITGA : T112205-8708

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR

3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4116 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

(Méthode de préparation et
date danalyse)

Fractign analysée

Reéf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Ref échantillon ITGA - T 12205-8709

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P100 - Enduit a base de ciment fisse ou taloche Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac

REf échantillon client =

Amiante non détecté (1)/ -

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

Nombre de supports
d'analyse :2

*I Peinture non séparable +

Autres fibres inhalabkes

distinguées par M. (2)
Analyste : AFR

3)

Enduit gris en vrac

(1) Aucune fibre d'amiante n’a €té détectée, 'échantillon objet de Fessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la

limite de détection
(2)D’autres fibres minéraks susceptibles d’€tre inhakes (dont la largeur est inférieure 3 3 pm) ont €1€ détectées. Ces fibres ont pu &tre différenciées
de fibres d’'amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytigues (M : Morphologie / D: Diffraction €lectronigue / A: Analyse

EDX)
(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€ées comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’'essai et non par

couche.
(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La kmite de détection est

garantie surchague couche si la prise d’essai contient au plus 2 couche s en guantité suffisante pour analyse.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel: 04.77.7952 80

www itgafr

Accréditation n® 1-1761 cofrac

Portée disponible

surwwweofracfr ESSAIS
r an fiabi a F E L

Made in France

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne conceme que les échantillons sownis & lanalyse rels qu'ils ont é1é regus au aboratoire.

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simple 2transe et i ifiées comme telles.
Client:  INGEDIAG Réf. Commande ITGA : 1T0322-4118
I RUEBQIS LE DUC
Reéf. Commande Chent : 22/ING/ 14275/MON_2022_05_03_0827 2417

54500 VANDOEUVRELES NANCY
PréRvement(s) : Regu au laboratoire le : 03/05/2022
Préparation(s) : Effectuée de fagon & &tre représentative de Fechantillon conformément & Famété du ler octobre 2019

G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Ekctronigue & Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise d’essai:
(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au

Technique(s) M

pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ouégak 3 0,1 % en masse.

- Microscopie Ekctronique & Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technigue analytique Résukat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8756
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P1Q1 - lsolant pose dans k plknum au-dessus Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec
du pannean de faux plafond - Rez. de chaussee - poussigres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LS B R B e i B e e
*I Papier bitumé + Matériau MOLP + META (B k Amiante non détecté (1)/ -
fibreux jaune avec 1210512022 Analyste : WPM
poussieres non séparable Nombre de préparations -3 )
Nombre de supparts
danalyse : 4
Réf dossierchient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058757
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P102 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
WC Filles
Yl Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques

RéM dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rel €chantillon ITGA : IT112205-8758

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot S4500

VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P103 - Colk de plinthe jaune - Rexde chaussee Description ITGA : Carrelage / Colle beige

META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
danalyse -2

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-8759

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P104 - Colk de plinthe jaune - Rez.de chaussee Description ITGA : Carrelage / Colle beige

L] Colle beige META (A) ke 12/05/20¢22 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations :

Analyste : MZH
Nombre de supports

Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

d'analyse : 2
Réf dossier chient : 22/INGf 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : M1 12205-8760
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&N échantillon client - P10S - Colke de plinthe grise - Re7 de chaussee Description ITGA : Carrelage / Colle beige
_______________________ L
Fl Colle beige META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports
d‘nnnlxsa 5
Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Rél échantillon ITGA : IT112205-8761

d'analyse:4

Rél échantillon client - P106 - Endui sur refend - Rez de chaussee - WG Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LT
I Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : | Analyste : MZH
Nombre de supports @)
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8762
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P107 - Endui sur refend - Rez.de chaussee - WC Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... R T IR,
I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports @)
danalyse ;2
Réf dossier client : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8763
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client © P108 - Enduit sur exterieur - Rez de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... RS e e e e e e e
¥l Peinture non séparable + META (A)le 12/05/2022 Présence de fibres d'amiante /
Enduit gris en yrac Nombre de préparations : 2 Chrysotik Analyste : SBX
Nombre de supports “)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

séparable + Papier non

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8764
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P19 - Enduit sur exterieur - Re de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... W Rl e
] Peinture non séparablke + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac non Nombre de préparations : | Analyste : MZH
sarabe Nombre de supports “)
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-8765

REM échantillon client : P110 - Bandes calicot - Rez de chaussee - WC Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux beige / Papier
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Présence de fibres d'amiante /
Enduit plitreux beige non Nombre de préparations : | Chrysotike Analyste : MZH
Nombre de supports (5

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

| d'analyse : 2
E,parable
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : 1 12205-8766
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon chient = Pl 11 - Bandes caficot - Rez de chaussee - WC Description ITGA : Peintures multiples / Papier
...................... e s R O
*I  Peintures multiples non META (A)ke 12/05/2022 Présence de fibres damiante /
séparable + Papier Nombre de préparations : | Chrysotike Analyste : MZH
Nombre de supports (s)
dlanalyse ;2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058767

Maonplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P12 - Enduit sur poteaux - Rex.de chaussee - Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
...................... e e A B DY
I Peintures multiples non META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit gris en Nombre de préparations : 2 Analyste : SBX
rac Nombre de supports @)
danalyse:4
Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-8768
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client P113 - Enduit sur poutre - Re7. de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
______________________ A S S S e s,
I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : WPM
yrac Nombre de supparts @)
d'analyse :2
Réf dossier chent : 22/ ING 14275/ MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : IT112205-8769

Réf échantillon client = P114 - Enduit a base de ciment ksse ou taloche Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Al AL
"I Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (137 -
Enduit compact gris Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supparts @)
danalyse :2
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P15 - Enduit a base de ciment lsse ou taloche

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Enduit compact gris

Nombre de supports
danalyse ;2

ReéMchantillon ITGA : 1 12205-8770

Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : WPM
)

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

ReM échantillon client Pl 16 - Sous-couche (carton, featre, )de

revetement souple - Rex de chaussee - Salke §

¥l Revélement cassant orange META (A) ke 12/05/2022

en yrac avec couche en toile Nombre de préparations : |
Nombre de supports

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

*2. Colle polymere jaune non

séparable + Ragréage gris
Nombre de supports
*3 Colle beige META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse -2

Réféchantillon ITGA - T112205-8771

Description ITGA : Revétement cassant orange en vrac avec
couche en toile / Colle polymére jaune /

Ragréage gris / Carrelage / Colle beige

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH
@)

Amiante non détecte (1)/ -
Analyste : MZH
5)

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH

Reéf dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon chient - P117 - Sous-couche (carton, fentre, )de

revetement souple - Rez de chaussee - Salk 6

¥l Revélement cassant orange META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

avec couche en Loile
Nombre de supports

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations :

*2 Colle polymere jaune non

séparable + Ragréage gris
Nombre de supports

d'analyse :2

Réf échantillon ITGA - TT112205-8772

Description ITGA : Revétement cassant orange avec couche en

toile / Colle polymeére jaune / Ragréage gris

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
5)

REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client : PI118 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

*I Peinture non séparable +
Enduit platreux beige en

vrac non séparable + Papier Nombre de supports

B . d'analyse 12
non séparable + Matériau
platreux blanc en yrac avec

couche cartonnée non

séparable

ReM€chantillon ITGA : IT112205-8773

Description ITGA - Peinture / Enduit plitreux beige en vrac /
Papier / Matériau plitreux blanc en vrac avec

couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH
@)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P19 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle
6

| Peinture non séparable +
Enduit platreux beige +

META (A)ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : 2

ReéMchantillon ITGA : T112205-8774

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux beige / Papier /
Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022
Enduit blanc en yrac Nombre de préparations : 2

Nombre de supports

Papier + Matériau platreux Nombre desupponts BHUM6)
danalyse : 4
blanc avec couche
cartonnée
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8775
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client - P120 - Enduit sur exterieur - Rez de chaussee - Description ITGA - Peinture / Enduit blanc en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalablkes
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)

d'analyse : 4
REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
ReEf échantillon chient : P121 - Enduit sur exterieur - Rez de chaussee -

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit gris en yrac Nombre de préparations : |

REM €chantillon ITGA : IT112205-8776

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH

du panneau de faux plafond - Rex de chaussee -
WC Filles

"I Papier bitumé + Matériau MOLP + META (B) ke
fibreux jaune avec 12/05/2022
poussitres non séparable Nombre de préparations : 3

Nombre de supports

d'analyse : 4

Nombre de supports @)
danalyse -2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8777
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P122 - kolant pose dans k plenum au-dessus Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec

poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM
5)

'l Colle blanche META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college Réf échantillon TTGA : M1 12205-8778
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client P123 - Colk de faience - Rez de chaussee - WC Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige
Fillles,
Yl Colle beige META (A)k 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports
d'analyse :2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : M1 12205-8779
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P124 - Colk de faience - Re» de chaussee - WC Description ITGA Carrelage / Colle blanche

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

RéM dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rel €chantillon ITGA : IT112205-8780
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot S4500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = PI25 - Mur en carreau de platre - Rez de Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac

chaussee - Salle 6

] Peinture non séparablke + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Maiéiat platraux blinc'en Nombre de préparations : 3 Analyste : SBX
o Nombre de supports )
dlanalyse: 6
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8781
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P126 - Enduit sur poteau - Rez.de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports @)
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college R&f &chantillon ITGA : T112205-8782
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&N échantillon client - P27 - Enduit sur poutre - Re7 de chaussee - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
Salke 6 Matériau gris en vrac
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plAtreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : MZH
yrac non séparable + Nombre de supports @)
i : d'analyse : 2
Matériau gris €n yrac non
séparable
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8783
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = PI28 - Colke de canelage - Rev de chaussee - Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec
Salke 6 poussieres
*I Enduit blanc non séparable MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1)/ -
+ Matériau fibreux beige 120512022 Analyste : MZH
————. Nombre de préparations : 3 (5)

Nombre de supports
danalyse -4

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien colkge Réf échantillon ITGA : TT112205-3784
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P129 - Colk de carrelage - leretage - Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac
Degagement | — .
META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports @)
danalyse : 2
Réf dossier chent @ 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : T112205-8785

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client = P13 - Colle de carrelage - leretage - Description ITGA : Carrelage / Colle grise
Degagement |
META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : AFR

Nombre de supports

d'analyse:2
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Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client =

P131 - Colle de plinthes - |er etage -

Degagement |

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
danalyse ;2

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8786

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : MZH

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P132 - Colke de plinthes - |eretage -

Degagement |

FI Colle grise META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Nombre de supports
d'analyse : 2

Réféchantillon ITGA - T112205-8787

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

REf dossier chient @ 22/ING/ 14275/MON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : |

yrac avec couche cartonnée NembreaeFugons
danalyse 12

VANDOEU VRE LES NANCY
Rél échantillon client = P133 - Murs carreaux de platre - ler etage -
Degagement |
¥ Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Réréchantillon 1TGA : IT112205-8788

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec

couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguéess par M. (2)
Analyste : AFR
@)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P134 - Murs carreaux de platre - ler etage -

Degagement |

'l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : |

¥rac Nombre de supports
d'analyse 12

Rélgchantillon ITGA : Tl 12205-8789

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalablkes
distinguée s par M. (2)
Analyste : AFR
@)

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client - P135 - Mur carreau de platre coupe feu - ler

etage - Degagement |

FI Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : |
vrac non séparable + Papier Nombre de supports

B . danalyse : 2
non séparable + Matériau

platreux blanc en vrac avec
couche cartonnée non
séparable

REM €chantillon ITGA : IT1122¢5-879¢

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Papier / Matériau plitreux blanc en vrac avec
couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -

Autres fibres inhalablkes
distinguées par M/D/A. (2)
Analyste : SBX
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

ReéMchantillon ITGA : T112205-8791

Reér échantillon client : P136 - Mur carreaun de platre surescalier - ler Description ITGA :

- Degagement |

Peinture non séparablke +

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Matériau platreux blanc en

yrac Nombre de supports

d'analyse :2

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
)

RET dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

Réféchantillon ITGA : T112205-8792

Ref échantillon client - PI37 - Enduit exterieur - ler etage - Description ITGA :

Degagement |

Fl Peinture non séparable +

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac
Nombre de supports

d'analyse 2

Peinture / Enduit gris en vrac

Analyste : SBX
@)

REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon ITGA : IT112205-8794

Réf échantillon chient - PI38 - Enduit sur poteaux - leretage -

Degagement |

"I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en

Description ITGA :
Matériau gris en vrac

Amiante non détecte (1)/ -

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : 2
yrac non séparable + Nombre de supports

- . dranalyse 14
Matériau grls €n yrac non

séparable

Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Analyste : SBX
@)

REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

RéMéchantillon ITGA : T112205-8796

REf échantillon client = P139 - Enduit sur poteaux - leretage - Description ITGA :

Degagement |

*I Peinture non séparable +

Matériau gris en vrac

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Enduit platreux blanc en
vrac non séparable + Nombre de supports

o danalyse :2
Matériau gris en vrac non

séparable

Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

RéMéchantillon ITGA : T112205-8798

REf échantillon client = P14¢ - Enduit sur poutre - ler etage - Description ITGA :

Degagement |

Peinture non séparablke +

Matériau gris en vrac

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux blanc en
vrac non séparable + e mmsriess RS
- danalyse : 2

Matériau gris en yrac non

séparable

Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8800
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P14 - Enduit sur poutre - ler etage - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en vrac /
Degagement | Matériau gris en vrac
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : EIB
vrac non séparable + Nombre de supports @)
s 3 d'analyse : 2
Matériau gris en yrac non
séparable
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T 12205-8802
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P142 - Colk de caelage - leretage - Local 2 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac
¥l Colle grise en yrac META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports @)
danalyse :2
Réf dossier client : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Rél échantillon ITGA : T112205-8804
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P143 - Colke de plinthes - ler etage - Local 2 Description ITGA - Carrelage / Colle grise
Yl Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports
d'analyse :2
Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-8806
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon chient - P144 - Bandes caficot - | eretage - Local 2 Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux beige / Papier /
Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Pré sence de fibres d'amiante /
Enduit plitreux beige non Nombre de préparations : | Chrysotik Analyste : EIB
séparable + Papier non Nombre de supports 5
) L. d'analyse :2
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-3309
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P145 - Mur carreau de patre - ler etage - Local Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec
2 couche cartonnée
| Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
T Nombre de supports distinguées par M. (2)
d'analyse : 2 Analyste : AFR
(@)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8810
Monplaisi 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P146 - Mur carreau de patre - ler etage - Local Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac
,,,,,,,,,,,,, & 2 T R P R SR Ty P IS S R R ST S P R A R A G PP
4] Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : EIB
yrac Nombre de supports )
d'analyse 12

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4118 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique

(Méthode de préparation et

date danalyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

REM dossierchent :

REf échantillon client =

'l Peinture non séparable +

Joint cassant blanc

Y2 Colle beige

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P147 - Colle de faience - leretage - Local 2

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
d'analyse : 4

Reéféchantillon ITGA : T112205-8812

Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage /

Colle beige

Analyste : SBX
5)

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

REf dossier chient @
Manplaisir 14 Rue Jacguy

REf échantillon client =

¥l Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en

vrac non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college

es Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

P148 - Enduit sur escakier - leretage - Local 2

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

ReéMéchantillon ITGA : T112205-8814

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Présence de fibres damiante /
Chrysatike Analyste : MZH
[C]

Rél dossierchent -

Manplaisir 14 Rue Jacgu

Réf échantillon client -
"l Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac

22/ ING/ 14275/MON - Ancien college

es Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
P149 - Enduit sur exterieur - |er etage - Local

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse :2

RéMéchantillon ITGA : IT112205-8817

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX
@)

Réf dossier chent :
Maonplaisir 14 Rue Jacqus

REf échantillon client =
*I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en
vrac non séparable +
Matériau gris en yrac non

séparable

22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college

es Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

P150 - Enduit sur poteaux - leretage - Local 2

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations :

Nombre de supports
d'analyse 12

Réféchantillon ITGA : IT112205-8818

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Matériau gris en vrac

Présence de fibres d'amiante /
Chrysaotike Analyste : MZH
@)

(1) Aucune fibre d'amiante n’a €té détectée, I'échantillon objet de Fessaipeut éventuelkement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la

fimite de détection

(2)D’autre s fibres minéraks susceptibles d'étre inhakes (dont la largeur est inférieure & 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différencices

de fibres d’amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse

EDX)

(3)Le nombre de couches analysées ne permet pas de garantir la fimite de détection surchacune descouches préparées

(4)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’essaiet non par

couche

(5)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d’essai. La kmite de détection est

garantie surchaque couche si la prise d’essai contient au plus 2 couche s en guantité suffisante pour analyse.

(6) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean H
S A Accréditation n® 1-1761 ‘Of"“
42000 SAINT ETIENNE

Tel:04.77.79.52 80

irgaf
www itgafr Portée disponible

surwwweofracfr ESSAIS
aFEL

Made in France

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne conceme que les échantillons sownis & lanalyse rels qu'ils ont é1é regus au aboratoire.

Le aboratoive n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simpl etranscrires et identifié

comme telles.

Client:  INGEDIAG
11 RUEBQIS LE DUC 5
54500 VANDOEUVRELES NANGY Réf. Commande Chent : 22/ING/ 14275/ MON 2022_05_03_0827 2417

Réf. Commande ITGA : IT0322-4119

Prélvement(s) Regu au laboratoire le : 03/05/2022

Préparation(s) : Effectuée de fagon & étre représentative de IEchantillon conformément & arété du ler octobre 2019 :
G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Ekctronigue & Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise d’essai:
(A)- Traitement mécanique en mifien agueux

(B) - Traitement et au ™e

Technique(s) M

pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ouégak a 4,1 % en masse.
- Microscopie Ekctronique & Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technigue analytique Résukat/ Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8905
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : PIS| - Enduit sur poutre - ler etage - Local 2 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en
il ture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Présence de fibres d'amiante /
Enduit blanc en yrac non Nombre de préparations : | Chrysotike Analyste : WPM
séparable + Enduit gris en Nombre de‘supporty “
: d'analyse 12
yrac non séparable
REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8906
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P152 - lsolant pose dans ke plenum au-dessus Description ITGA : Matériau bitumineux noir/ Matériau fibreux
du panneau de fauz plafond - leretage - Local jaune avec poussieres
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2 R N T T N U N S
*I Matériau bitumine ux noir MOLP + META (B k Amiante non détecté (1)/ -
non séparable + Matériau 12/05/2022 Analyste : ZAR
fibreux jaune avec Nombre de préparations : 3 (5)
N Nombre de supparts
poussieres g
danalyse : 4

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante
(o]
n° 22/ING/14275/MON
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATEDU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SURPRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technigue analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8907
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = PIS3 - lsolant pose dans ke plenum au-dessus Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec
du pannean de faux plafond - leretage - poussigres
...................... ot el
*I Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) ke Amiante non détecté (1)/ -
+ Matériau fibreux jaune 12/05/2022 Analyste : SBX
B - Nombre de préparations : 5 (5)
Nombre de supports
danalyse : 8
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T 12205-8908
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P154 - Colk de carrelage - leretage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Colle grise
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lol
Ml Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports
d'analyse :2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 112205-8910
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDQOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : PISS - Colle de canelage - leretage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise
...................... R T R
'l Peinture META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
................................................ AR RE T 0 oo ssssersnons nuns im0 S S e S S
2 Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
danalyse:2
RéfM dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8912
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : PI56 - Colke de plinthes - |er etage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible
classe |2 quantité
I Colle grise + Peinture en META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
faible quantiénon Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
séparable G) Nombre de supports (5)
d'analyse :2
REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf gchantillon ITGA - T112205-8915
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon client : P157 - Colle de plinthes - ler etage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise
...................... R T T IR
FI Colle grise META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports
danalyse ;2
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
REfl dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8917
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P58 - Murs Carreaux de platre - leretage - Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac
...................... A e e O
] Peinture non séparablke + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
iRERsH S paTaEe Nombre de supparts distinguées par M/D/A. (2)
d'analyse : 2 Analyste : SBX
“4)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : T112205-8919
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P159 - Murs Carreaux de platre - leretage - Deseription ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac
...................... s R e s DR A O
¥l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : WPM
vrac non séparable Nomibiedeisupnorts “)
dlanalyse ;2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : T112205-8921
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client = P160 - Enduit sur refends - ler etage - Salk de Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... e e e R A
*| Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Pré sence de fibres d'amiante /
Enduit gris en vrac non Nombre de préparations : 2 Chrysotik Autres fibres inhalables
séparable Nombre de supports distinguées par M/D/A. 2)
d'analyse 14 Analyste : SBX
)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058923
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P16 - Enduit sur refends - ler etage - Salle de Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
...................... T
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac non Nombre de préparations : | Analyste : WPM
$patable Nombre de supparts )
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Ref échantillon ITGA - IT112205-8925
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R échantillon client : P162 - Enduit sur exterieur - ler etage - Salk Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en vrac
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA e s -
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
vrac non séparable Nombrede:supports @
d'analyse :2
Réf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf gchantillon ITGA - T112205-8927
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&M échantillon client - P163 - Enduit sur exterieur - ler etage - Salke Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
de classe 12
¥l Peinture non séparable + META (A)le 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac non Nombre de préparations : | Analyste : WPM
sepatable Nombre de supports )
danalyse : 2
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Ref chantillon ITGA : M1 12205-8929
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client P164 - Enduit sur poteanx - |eretage - Salle de Description ITGA : Peinture / Enduit beige et gris en vrac
...................... b I
] Peinture non séparablke + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit beige et gris en vrac Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
RS ATALY Nombre de supparts @)
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : M1 12205-893 1

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

¥rac non séparable

Ref échantillon client : P16S - Enduit sur poteaux - leretage - Salk de Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R ——_—_———"—"~
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac non Nombre de préparations : | Analyste : WPM
séparable Nombre de suppaorts @)
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8933
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P166 - Enduit sur poutre - ler etage - Salle de Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en
classe 12 vrac
I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduibhieenviaciion Nombre de préparations : | Analyste : WPM
séparable + Enduit gris en Nombre de supports “)
d'analyse : 2

Réf dossierchient @ 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : T112205-8934
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDQEU VRE LES NANCY

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

. Nombre de préparations : 3 (5)
Nombre de supports

d'analyse 14

Réf échantillon client - P168 - kolant pose dans k plknum au-dessus Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec
du pannean de faux plafond - leretage - Salke poussieres
...................... G,
L] Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) ke Présence de fibres d'amiante /
+ Matériau fibreux jaune 12/05/2022 Chrysotike Analyste : WPM

RéM échantillon client - P167 - Enduit sur poutre - ler etage - Salle de Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux gris en vrac
classe | 0
"I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
honEparabe Nombre de supports )
d'analyse :2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-8935

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112235-8936
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRELES NANCY

REf échantillon client © P169 - Colk de carrelage - leretage - Salke de Description ITGA : Carrelage / Colle grise
classe 5

Hl Colle grise META (A)k 12/05/2022 Amiante non détects (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports
d'analyse :2
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat/ Variété d'amiante Elements analytigue:

5

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P170 - Colle de carrelage - leretage - Salke de

classe 3

REf échantillon client =

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Colle grise + Matériau blanc
en faible quantité en vrac
Nombre de supports

non séparable
d'analyse : 2

ReéMchantillon ITGA : T 12205-8937

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau blanc en

faible quantité en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon chient : P171 - Colke de plinthes - ler etage - Salk de
classe 5
META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

¥2  Peinture non séparable +

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations :

Papier non séparable
Nombre de supports

danalyse ;2

REM €chantillon ITGA : T112205-8938

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Papier

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM

Amiante non détecté (1)/
Analyste : WPM
5)

REM dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon chient : P172 - Colle de plinthes - ler etage - Salk de
classe 3

Y1 Colle grise META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse -2

Réléchantillon 1TGA : T 12205-8939

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR

REf dossier chient @ 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEr échantillon chient : P173 - Murs carreaux de platre - ler etage -

Salke de classe 3

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc en
2 N ds L
yrac avec couche cartonnée ombre de supports
, danalyse :2
non séparable

RéM€chantillon ITGA : IT112205-8940¢

Description ITGA :
couche cartonnée
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec

Réf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P174 - Murs carreaux de platre - |ler etage -

Salke de classe S

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : |

2 Nombre de support
vrac avec couche caronnée gk FUPPOTLE

b d'analyse 2
non séparable

Rel€chantillon ITGA : T112205-8941

Description ITGA :

,,,,,,,,,,,,,,,,, coucheicartonnee;
Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : ZAR

@)

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec
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date d'analyse)
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Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P175 - Enduit sur refend - |er etage - Salle de
classe S

*I Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
séparable + Enduit gris en Nembrde surponty

2 danalyse : 2
yrac non séparable

ReéMchantillon ITGA : Tl 12205-8942

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
ReET échantillon client : P176 - Enduit sur refend - |er etage - Salk de
classe 3

*I Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
séparable + Enduit gris en Nomiie. de supporis

; d'analyse : 2
yracnon séparable

Réféchantillon 1TGA : T112205-8943

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chent : P177 - Enduit sur exterieur - ler etage - Salle

declasse 3

¥l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit platreux gris en yrac Nombre de préparations : |

non séparable Nombre de supports
d'analyse :2

RéMgchantillon ITGA : IT112205-8944

Description ITGA : Peinture / Enduit platreux gris en vrac

Amiante non détects (1)/ -
Analyste : MZH
@)

Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P178 - Enduit sur exterieur - leretage - Salke

declasse 5

META (A) ke 12/05/20¢22

Nombre de préparations :

Peinture non séparable +

Enduit platreux gris en yrac
Nombre de supports

d'analyse :2

non séparable

Reéf échantillon ITGA - T112205-8945

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Reéfl dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chient : P179 - Enduit sur poteaux - leretage - Salke de

classe 5

*I Peinture non séparable +

META (A) ke 12/05/2022
Enduit blanc en vrac non Nombre de préparations : |

séparable + Enduit gris en Nombre desupporty
B d'analyse 12
yrac non séparable

ReMgchantillon ITGA : IT112205-8946

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/
Analyste : WPM
@)

REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client : P180 - Enduit sur poteaux - leretage - Salke de

classe 5

¥l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit blanc en vrac non Ngmbre:de préparatigns -2

séparable + Enduit gris en fombreHe stppart,

d'analyse : 4

vrac non séparable

REM €chantillon ITGA : IT112205-8947

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH
@)
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Ref dossierchent :

REf échantillon client -

'l Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non
séparable + Enduit gris en

yrac non séparable

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P18 - Enduit sur poutre - leretage - Salle de

classe 3

META (A)ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse : 2

ReéMchantillon ITGA : Tl 12205-8948

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Refl dossierchent :

ReET échantillon client :

*I Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non
séparable + Enduit gris en

yracnon séparable

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P 182 - Enduit sur poutre - leretage - Salle de.

classe 5

META (A)ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse :2

RéM gchantillon ITGA : IT112205-8949

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Ref dossierchent :

ReEf échantillon chent :

¥l Papier bitumé non séparable
+ Matériau fibreux jaune
avec poussieres

22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY
P183 - lsolant pose dans ke plenum au-dessus
du panneau de faux plafond - leretage - Salke
declasse 5
MOLP + META (B) ke
12/0512022
Nombre de préparations : 5
Nombre de supports
d’analyse : 8

RéMgchantillon ITGA : IT112205-895¢

Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec

poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
(5)

Ref dossierchent :

REf échantillon client ©

Yl Colle grise

22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
P184 - Colk de carrelage - leretage -
Degagement 2
META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : IT112205-8951

Description ITGA - Carrelage / Colle grise

Amiante non détectsé (1)/ -
Analyste : WPM

RéM dossierchent :

RET échantillon client :

FI Colle grise

22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY
P18S - Colke de carrelage - leretage -
Degagement 2
META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse -2

Reéf échantillon ITGA : IT112205-8952

Deseription ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR

Ref dossierchent :

ReEf échantillon chient :

Colle grise

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
PI86 - Colle de plinthes - ler etage -
Degagement 2
META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

danalyse :2

RéMéchantillon ITGA : IT112205-8953

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
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Fraction analysée Technigue analytique Résultat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-8954
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client PI87 - Colk de plinthes - ler etage - Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogene / Joint
Degagement 2 cassant gris
Yl Colle grise hétérogene META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports
META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1) -
Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports
d'analyse :2
Ref dossierchent : 22/ING{ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA IT112205-8955
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R&l échantillon client - PIBB - Murs carreaux de platre - ler etage - Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plitreux blanc en
Degagement 2 vrac
*| Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Papier non séparable + Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Matériau platreux blanc en Nombre de:supports “
i d'analyse : 2
yrac non séparable
Réf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : T112205-8956
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDQOEU VRE LES NANCY
R&M échantillon client - PIB9 - Murs carreaux de platre - ler etage - Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac
...................... ST
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
e g aTabE Nombre de supports )
dlanalyse:2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122058957
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P190 - Enduit exterieur - ler etage - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux gris en vrac
...................... PR
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux gris en yrac Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
WonsEparable Nombre de supports )
danalyse:2
REfl dossier chient : 22/ING/ 14275/MQN - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-3958
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
R échantillon client : P19 - Mur carreaux de platre coupe feu - ler Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau platreux blanc en
etage - Degagement 2 vrac
*I Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Papier non séparable + Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Matériau platreux blanc en Nombre/de suppoits “
5 d'analyse : 2
yrac non séparable

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P192 - Mur carreau de platre surescalier - ler

etage - Degagement 2

'l Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Matériau platreux blanc en

¥rac avec couche carlonnée Nombrede FUPRRLS
; d'analyse : 2
non séparable

ReéMchantillon ITGA : T112205-8959

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec

couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEUVRELES NANCY

ReET échantillon client : P193 - Enduit sur poteaux - leretage -

Degagement 2

*I Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non

META (A)ke 12/05/2¢22

Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en BoTLTE deSupp Ity
; d'analyse : 2
yracnon séparable

RéM gchantillon ITGA : TT112205-8960

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM
@)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chent : P194 - Enduit sur poteaux - leretage -

Degagement 2

*I Peinture non séparable + META (A)le 12/05/2022
Enduit blanc en yrac non Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en Nombre:de stpports,
, d'analyse : 2
yracnon séparable

RéMgchantillon ITGA : IT112205-896 1

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

REf dossier chent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon chient - PI195 - Enduit a base de ciment fsse ou taloche

- leretage - Degagement 2

¥l Peinture non séparable +
Enduit blanc en vrac non

META (A)ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en Nomibre/deisupports
) d'analyse : 2
yracnon séparable

REM €chantillon ITGA : IT112205-8962

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon chient - P196 - Enduit a base de ciment lsse gu taloche

- leretage - Degagement 2

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

"I Peinture non séparable +

Enduit blanc en vrac non
séparable + Enduit gris en Nombre:dessupports;

) d'analyse : 2
yracnon séparable

REMéchantillon ITGA : IT112205-8963

Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac / Enduit gris en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR
@)

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P197 - Colk de carrelage - leretage - Salk de

classe 2

' Colle grise

ReEf échantillon chient :

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse :2

REM€chantillon ITGA : IT112205-8964

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : ZAR

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4119 EN DATE DU 12/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytigues
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

RéM dossierchient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Rél €chantillon ITGA : IT112205-8965
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot S4500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P198 - Colk de canelage - leretage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact
classe | rouge
Yl Colle grise META (A)k 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : WPM
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-8966

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client - P199 - Colle de plinthes - ler etage - Salk de Deseription ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Papier
....... D e e B B A B R e B N O RS
I Colle grise + Peinture non META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Papier non Nombre de préparations : | Analyste : WPM
séparable Nombre de supports )
d'analyse :2
REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-8967
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P200 - Colk de plinthes - ler etage - Salk de Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogéne / Papier
...................... el
kI Colle grise hétérogene + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Papier non séparable Nombre de préparations : | Analyste : ZAR
Nombre de supports (5)

d'analyse 12

(1) Aucune fibre d'amiante n’a €té détectée, 'échantillon objet de Fessaipeut éventuelkement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la
limite de détection

(2)D’autres fibres minéraks susceptibles d’€tre inhakes (dont la largeur est inférieure 3 3 pm) ont €1€ détectées. Ces fibres ont pu &tre différenciées
de fibres d’amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse
EDX)

(3)La guantit€ de la couche & disposition ne permet pas de garantir la imite de détection

(4)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’essaiet non par
couche.

(5)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d’essai. La kmite de détection est
garantie surchaque couche si la prise d’essai contient au plus 2 couche s en guantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisée s en gras dans la description ITGA ont €t€ identifiées par k laboratoire alors quelles n’avaient pas i€ distinguées par ke client.
Siles couches €taient susceptibles de contenir de Famiante parnature elles ont fait Fobjet d’une analyse.

Dans k cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seukes ks couchesnon distinguables & Pil nu par ke client, ont €1€ analysées.

Validé par:  Charlotte Goncalves Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel: 04.77.7952 80

www itgafr

Accréditation n® 1-1761 to"‘“‘

Portée disponible
surwwweofracfr ESSAIS

Made in France

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne concerne que les échantillons soumis & lanalyse tels qu'ils ont été regus au boratoire.
Le aboratoive n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simpl i

etranse et identifiées comme relles.

Client:  INGEDIAG
11 RUEBQIS LE DUC 5
54500 VANDOEUVRELES NANGY Réf. Commande Chent : 22/ING/ 14275/ MON 2022_05_03_0827 2417

Réf. Commande ITGA : 1T0322-4120

Prélvement(s) Regu au laboratoire le : 03/05/2022

Préparation(s) : Effectuée de fagon i tre représentative de Iéchantillon conformément & Famété du ler octobre 2419 :

G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Ekectronique & Transmission Analytique (META)en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au

Technique(s) M

pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiqguement observables est garantie si la teneurest supérieure ouégak 2 0,1 % en masse.
- Microscopie Ekctronigue & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
ou  diffraction €kctronigue
La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technigue analytique Résukat/ Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9087
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P20 - Enduit a base de platre kisse ou taloche - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
...................... leretage - Salle de classe |
¥l Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
GeREon Epavable Nombre de supports distinguées par M. (2)
d'analyse : 2 Analyste : AFR
3)
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA T 12205-9088
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client P202 - Enduit a base de platre fisse ou taloche - Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac
ler etage - Salle de classe 2
*I Peinture non séparable + META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : |

Analyste : EIB
yrac non séparable Nombre de supports %)
d’analyse :2

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat/ Variété d'amiante

Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P203 - Enduit a base de ciment lsse ou taloche

- leretage - Salk de classe 2

*I Peintures multiples non META (A)ke 13/05/2022

Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en

ReéMchantillon ITGA : Tl 12205-9089

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon client = P204 - Enduit a base de ciment Rsse ou taloche

- leretage - Salk de classe |

*I Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022

Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en

vrac hétérogéne non Nombre de supports

séparable

danalyse :2

veac hétérogananon Nombre de supports (3)
p d'analyse :2
séparable
Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-5050

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
hétérogéne
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
(3)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chent : P205 - Enduit exterieur - leretage - Salle de

classe |

¥l Peintures multiples non META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en

vrac hétérogéne non Nombre de supports

séparable

d'analyse :2

RéMgchantillon ITGA : IT112205-5091

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
3

REf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon client : P206 - Enduit exterieur - leretage - Salle de

classe 2

Peinture non séparable + META (A)k |3/05/2022

Enduit gris en yrac Nombre de préparations : |

Nombre de supports

hétérogéne non séparable
danakse 2

REM €chantillon ITGA : IT112205-9092

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : QBL
(3)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P27 - Enduit sur poteau - ler etage - Salke de

classe 2

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

Peinture non séparable +

Enduit platreux blanc en
vrac non séparable + Nombre de supports
L. . danalyse :2
Matériau gris en yrac

hétérogéne non séparable

Réf échantillon ITGA : T112205-9093

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Matériau gris en vrac hétérogene

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : QBL
(3)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9094
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P208 - Enduit sur poteau - |er etage - Salk de Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en vrac /
classe | Matériau gris en vrac hétérogene
I Peinture non séparable + META (A)k |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plAtreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : QBL
vrac non séparable + Nombre de supports G
o d'analyse :2
Matériau gris en vrac
hétérogene non séparable
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : 1122059095

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon client - P209 - Enduit sur poutre - ler etage - Salle de Description ITGA - Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
classe | Matériau gris en vrac hétérogéne
*1 Peinture non séparable + META (A)k 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : | Analyste : VGD
vrac non séparable + Nombre de supports G
o . d'analyse 12

Matériau gris en yrac
hél éroEéne non séparable

REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9096

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P21 - Enduit sur poutre - ler etage - Salle de Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
classe 2 Matériau gris en vrac hétérogéne
*I Peinture non séparable + META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Enduit plitreux blanc en Nombre de préparations : 2 Analyste : VGD
yrac non séparable + Nombre de supports )
ol - d'analyse 14

Matériau gris en yrac
hétérogéne non séparable

Réf dossier chent - 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf gchantillon ITGA - T112205-9097

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client = P21 - Colle de camrelage - leretage - San Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau rose
"I Colle grise non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau rose non séparable Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports @)
d'analyse :2
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA T 12205-9098
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon elient - P212 - Colke de plinthes - ler etage - San Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible
quantité / Carton
*I Colle grise + Peinture en META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
faible quantité non Nombre de préparations : | Analyste : AFR
séparable + Carton non Nombreide supporty “

danalyse :2

séparable

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P213 - Bandes calicot - | eretage - WC

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : 2

'l Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc non

ReéMchantillon ITGA : T112205-9099

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /
Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM

META (A) ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |

*1 Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc en
Nombre de supports

d'analyse -2

yrac non séparable

séparable + Papier non Nombre de supports @)
7 s danalyse : 4
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Rel€chantillon ITGA : T112205-910¢
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P214 - Murs camreaux de platre - ler etage - San Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
(3)

Réf dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chient : P215 - Colk de faience - ler etage - San
META (A)ke |3/05/2022

Nombre de préparations : |

*I Colle beige non séparable +

Peinture non séparable

REM échantillon ITGA : T112205-91¢1

Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD

dupanneau de faux plafond - leretage - San

*I Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) ke
+ Matériau fibreux jaune 12/05/2022

Nombre de supports @)
dlanalyse ;2
Ref dossierchient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059102
Monplaisi 14 Rue Jacques Callor 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client = P216 - lsolant pose dans k plnum au-dessus Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec

poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

"I Colle grise + Matériau beige

en faible quantité non

SVEEBGISERY Nombre de préparations : 3 “@)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA - M1 12205-9103
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P217 - Colk de carrelage - leretage - Bureau Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige en

faible quantité

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

META (A)ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : 2

¥l Colle grise + Matériau blanc
en faible quantité non

séparable Nombre de supports

d'analyse : 4

séparisle Nombre de supports @)
d'analyse :2
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-9104
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P218 - Colk de plinthes - ler etage - Burean Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau blanc en

faible quantité

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire

Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.

DTA 164-Glrev |5

Page 4/10

4

INGEDIAG | 11, rue Bois le Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973
N°SIREN : 508.576.659 | Compagnie d'assurance : MSIG n° F210.19.1503

239/282
Rapportdu :

02/07/2024




Repérage Amiante -

n°® 22/ING/14275/MON

Démolition

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique Résulat/ Variété damiante
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Elements analytiques

Ref dossierchent :

RéM échantillon client -
Bureau
'l Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc en
¥rac avec couche carlonnée
non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P219 - Mur carrean de platre - ler etage -

ReéMchantillon ITGA : T112205-9105

Description ITGA :
couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
danalyse : 2

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec

Analyste : QBL
(3)

Refl dossierchent :

ReET échantillon client :

*I Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc en

¥rac non séparable

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P22@ - Mur carreau de platre - ler etage -

Réféchantillon 1TGA : T112205-9106

Description ITGA :
META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Nombre de supports
d'analyse 12

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac

Analyste : VGD
(3)

ReEf dossierchent :

Ref échantillon client -
*I Peinture non séparable +
Matériau gris en vrac

hétérogéne non séparable

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P22 - Mur exterieur - |er etage - Burean

Rélgchantillon ITGA : T112205-9107

Description ITGA :

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Nombre de supports
d'analyse -2

Peinture / Matériau gris en vrac hétérogéne

Analyste : AFR
(3)

REf dossier chent @

Ref échantillon client :

classe §
Peinture non séparable +
Matériau gris hétérogene

non séparable

22/ ING/ 1427 5/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P222 - Mur exterieur - ler etage - Salle de

ReM€chantillon ITGA : T112205-9108

Description ITGA -

META (A) ke 12/05/20¢22 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse : 2

Peinture / Matériau gris hétérogéne

Analyste : AFR
@)

REf dossier chient :

REf échantillon client =

Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac

hétérogéne non séparable

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisi 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P223 - Enduit a base de ciment, fisse ou takoche
(ragreage, debullage, lissage) - leretage -

RéMéchantillon ITGA : T112205-9109

Deseription ITGA :

META (A)ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse :2

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : VGD
(3)

Ref dossierchent :

REf échantillon client =

...................... OB
*I Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac

hétérogéne non séparable

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P224 - Enduit a base de ciment, kisse ou taloche.
(ragreage, debullage, lissage) - leretage - Salke

Réféchantillon ITGA : m112205-9110

Description ITGA :

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Nombre de supports
d'analyse :2

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
(3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

REf échantillon client =

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P225 - Enduit sur poutre - leretage - Salle de
classe 6

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : |

siagmon s parabless Nombre de supparts
s f d'analyse : 2
Matériau gris en vrac

hétérogene non séparable

ReéMchantillon ITGA : m12205-9111

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
Matériau gris en vrac hétérogene
Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
(3)

Ref dossierchent :

Ref échantillon client -

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P226 - Enduit sur poutre - ler etage - Bureau

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022

Enduit platreux blanc en Nombre de préparations : |
yrac non séparable + Nomnbre defsupponty
o i danalyse :2
Matériau gris en yrac

hél éroEéne non séparable

Rélgchantillon ITGA : 1122059112

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
Matériau gris en vrac hétérogéne
Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
(3)

REf dossier chent :

Ref échantillon client -

REf dossier chient :

ReET échantillon client :

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P227 - Bandes calicot - | eretage - Salk de
classe 7

Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022
Matériau platreux blanc non Nombre de préparations : |
séparable + Papier non Nombre de supports
P i d'analyse 12
séparable + Matériau

platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

Rél gchantillon ITGA : 1122059113

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc / Papier /

Matériau pltreux blanc avec couche cartonnée
Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)

22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRELES NANCY

P229 - Colk de canrelage - leretage - Salk de

classe 6

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

Colle grise non séparable +

Matériau rose non séparable
Nombre de supports

d'analyse:2

RéM €chantillon ITGA : 1122059115

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau rose
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)

Ref dossierchent :

Ref échantillon client :

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRELES NANCY
P230 - Colk de plinthes - |er etage - Salk de
classe 6
META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |

Colle grise + Peinture non

séparable + Carton non
Nombre de suppaorts

d'analyse :2

séparable

Rélgchantillon ITGA : T112205-9116

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Carton

Amiante non détectsé (1)/ -
Analyste : AFR
@)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P231 - Colle de faience - leretage - Salle de

classe §

*I - Colle grise non séparable +
Peinture non séparable +

REf échantillon client -

META (A)ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |
Couche platreuse blanche Nombre deisupponts

; danalyse : 2
non séparable

ReéMchantillon ITGA : T112205-9117

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche

platreuse blanche

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)

Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
ReET échantillon client : P232 - Colke de faience - ler etage - Salle de
classe 6

*I Colle noire META (A) ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse -2

Réféchantillon 1TGA : T112205-9118

Description ITGA : Carrelage / Colle noire

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client - P233 - Sous-couche (carton, feutre, )de

revetement souple - |er etage - Salk de classe

*I Revétement souple gris + META (A) ke 12/05/2022

Colle polymére jaune non Nombre de préparsiions::.|

Rélgchantillon ITGA : 1122059119

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle polymére jaune

/ Bois aggloméré

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chient : P234 - Enduit sur exterieur - ler etage - Salke

declasse §

Peinture non séparable + META (A) ke |3/05/2022
Enduit gris en yrac Nombre de préparations : |

Nombre de supports

hétérogéne non séparable
danahsec2

séparable Nombre de supports @
d'analyse -2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 71122059120

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : VGD
(3)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client - P235 - Panneaux, plagues en fibres-ciment de

vantail, bakefite - ler etage - Salle de classe 6§

*I Peinture non séparable + MOLP + META (A) le

RéMéchantillon ITGA : T112205-9121

Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris

Présence de fibres d'amiante /

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Rl échantillon client : P236 - Colk de carrelage - leretage - Local |

*I Colle grise non séparable + META (A)ke |3/05/2022
Matériau rose non séparable Nombre de préparations : |

Nombre de supports

d'analyse :2

Fibrociment gris 1210512022 Chrysatike Analyste : AFR
Nombre de préparations : 3 @)
Nombre de supports
d'analyse : 4
REM dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9122

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau rose

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : EIB
@)
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Repérage Amiante -
n° 22/ING/14275/MON

Démolition

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique Résukat/ Variété d'amiante
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Elements analytiques

¥l Colle grise + Carton non

META (A)ke 13/05/2¢22 Amiante non détecté (1)/ -

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rel €chantillon ITGA : T112205-9123
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot S4500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P237 - Colle de plinthes - ler etage - Local | Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Carton

Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc en

couche cartonnée

META (A)k |3/05/2022 Amiante non détects (1)/ -
Nombre de préparations :

Analyste : VGD

séparable Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports @)
danalyse ;2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college REM €chantillon ITGA : T112205-9124
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon chient : P238 - Mur carreau de platre - ler etage - Local Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec

+ Peintures multiples non

Nombre de préparations : |

Analyste : EIB

yrac avec couche cartonnée Nombre:de supports ®)
, d'analyse :2
non séparable
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059125
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P239 - Colk de faience - ler etage - Local | Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peintures multiples
/ Couche plitreuse blanche
*I Colle blanche non séparable META (A)k |3/05/2022 Amiante non détects (1)/ -

"I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en

vrac non séparable +

séparable + Couche Nombre de supports @)
5 danalyse :2
platreuse blanche non
séparable
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien colle ge Rél échantillon ITGA - 1122059126
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P24 - Enduit sur escakier - ler etage - Local | Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en vrac /

Matériau gris en vrac hétérogéne

META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

Autres fibres inhalables

distinguées par M. (2)

*l Peinture non séparable +

Enduit gris en vrac

META (A)ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : |

" i d'analyse : 2 Analyste : AFR
Matériau gris en vrac 3
héléroﬁéne non séparable

REf dossier chient : 22/ ING/ 1427S/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059127

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client : P24 - Enduit exterieur - ler etage - Local | Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : AFR

"I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en
vrac non séparable +

Matériau gris en vrac

hétérogene non séparable

META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
d'analyse 12

hétérogéne non séparable Nombre de supports G
danalyse ;2
REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : T112205-9128
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P242 - Enduit sur poteaux - leretage - Local | Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /

Autres fibres inhalabks
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR

(3)
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date danalyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client -
*I Peinture non séparable +
Enduit platreux blanc en
yrac non séparable +
Matériau gris en yrac

hétérogene non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

P243 - Enduit sur poutre - leretage - Local |

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

ReéMchantillon ITGA : T112205-9129

Description ITGA : Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac /
Matériau gris en vrac hétérogene
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
(3)

Ref dossierchent :

VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client -
*I Peinture non séparable +
Couche fibreuse blanche
non séparable + Matériau
fibreux jaune avec
poussieres

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

P244 - Panneaux et plagues - leretage - Local

MOLP + META (A)le
12/05/2022
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse 14

Réf échantillon ITGA : mi12205-9130

Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau
fibreux jaune avec poussiéres

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalablkes
distinguée s par M. (2)
Analyste : AFR
@)

REf dossier chent :

VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client -

Degagement |

Lure non séparable +
Matériau souple noirnon
séparable + Matériau blanc
avec fibres non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

P245 - Joint des portes coupe-feu, phonigues
gu pare flammes (sur battant et dormant y

compris occulus, et sur serrurerie) - ler etage -

MOLP + META (B) k
12/05/2022
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
danalyse 14

Rél gchantillon ITGA : T112205-9131

Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir / Matériau

blanc avec fibres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX
@)

Réf dossier chient :

VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client :

Degagement |

¥l Matériau souple noir

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

P246 - Joint des portes coupe-feu, phonigues
gu pare flammes (sur battant et dormant y

compris occulus, et sur serrurerie) - |er etage -

META (B) ke |2/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
danalyse ;2

RéM €chantillon ITGA : T112205-9132

Description ITGA - Matériau souple noir

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

REf dossier chient :

VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client :

De ent |

Matériau fibreux marron

avec poussieres

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

P247 - Joint de dilatation - ler etage -

MOLP + META (A)le
12/4512022
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse ;4

RéM€chantillon ITGA : T112205-9133

Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -

Autres fibres inhalabkes
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4120 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date danalyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

REM dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P2438 - Colle de carrelage - 2eme etage -

Degagement 2

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

*2. Colle beige en yrac non META (A) ke 12/05/2022

séparable + Matériau beige Nombre de préparations : |

Reéféchantillon ITGA : T112205-9134

Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige en
vrac / Matériau beige en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

META (A)ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |

Lure non séparable +

Matériau platreux blanc en

z Nombre de support.
vrac avec couche cartonnée omb SERpmLS

N d'analyse 12
non séparable

en vrac hétérogéne non Nombre dessupports Bh
) d'analyse : 2
E,parable
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien colkge Réf &chantillon ITGA : 1122059135
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client = P249 - Colk de canelage - 2eme etage - Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité /
Degagement 2 Matériau gris hétérogéne
*I Colle grise en faible quantité META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
non séparable + Matériau Nombre de préparations : | Analyste : EIB
gris hétérogéne non Nombre; de:supports “
, d'analyse : 2
séparable
REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-9136
Monplaisir |4 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client : P250 - Murs carreaux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec
Degagement 2 couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
(3)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a €i€ détectée, l'échantillon objet de Fessaipeut éventuelkement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure d la

imite de détection

(2)D’autres fibres minérakes susceptibles d’étre inhakes (dont la largeur est inférieure & 3 ym) ont €1€ détectées. Ces fibres ont pu Etre différenciées

de fibres d’'amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytigues (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse

EDX).

(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’essaiet non par

couche.

(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La mite de détection est

garantie surchague couche si la prise d’essai contient au plus 2 couches en guantité suffisante pour analyse.

Validé par: Maxime BECK Chef d’équipe
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel: 04.77.7952 80

www itgafr

Accréditation n® 1-1761 cofrac

Portée disponible

surwwweofracfr ESSAIS
r an fiabi a F E L

Made in France

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne concerne que les échantillons soumis & lanalyse tels qu'ils ont été regus au boratoire.
Le aboratoive n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simpl i

etranse et identifiées comme relles.

Client:  INGEDIAG
11 RUEBQIS LE DUC 5
54500 VANDOEUVRELES NANGY Réf. Commande Chent : 22/ING/ 14275/ MON 2022_05_03_0827 2417

Réf. Commande ITGA : 1T0322-4121

Prélvement(s) Regu au laboratoire le : 03/05/2022

Préparation(s) : Effectuée de fagon i tre représentative de Iéchantillon conformément & Famété du ler octobre 2419 :

G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Ekectronique & Transmission Analytique (META)en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au

Technique(s) M

pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ouégak a 4,1 % en masse.
- Microscopie Ekctronique & Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):
Fraction analysée Technigue analytique Résukat/ Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossierchient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9203
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P25 - Murs carreaux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D e Tl |
Pl Matériau platreux blanc META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
avec couche cartonnée Nombre de préparations : 2 Analyste : WPM
Nombre de supports
danalyse:d
REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9204
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon client : P252 - Enduit sur exteriear - 2eme etage - Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac
...................... D DL e e e o a2t A 2 2 2 2 4 2 22 0 2 22 B 2 2
Ll Peinture en vrac non META (A) ke |13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit gris en Nombre de préparations : | Analyste : VGD
Vracin. séparable Nombre de supports (3)
danalyse : 2

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat/ Variété d'amiante

Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P253 - Enduit sur exterieur - 2eme etage -

Degagement |

Peinture en vrac non

META (A) ke |13/05/2022
séparable + Enduit gris en Nombre de préparations : 2

Nombre de supports
danalyse:d

¥rac non séparable

ReéMchantillon ITGA :

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

T112205-9205

Peinture en vrac / Enduit gris en vrac

Analyste : WPM
(3)

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P254 - Mur carreaux de platre surescalier -

2eme etage - Degagement |

Peintures multiples en vrac META (A) ke 13/05/2022

non séparable + Matériau Nombre de préparations : |
" N: s L

platreux blanc non ombie e suppotty

5 e d'analyse 12

séparable + Matériau

platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

ReM€chantillon ITGA : IT112205-9206

Description ITGA :

Peintures multiples en vrac / Matériau platreux

blanc / Matériau plitreux blanc avec couche

cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : VGD
(3)

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

RéM€chantillon ITGA : T112205-9207

ReET échantillon chient :

2eme etage - Degagement 2

Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc non
séparable + Papier non

P255 - Mur carreaux de platre surescalier -

META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /
Matériau plitreux blanc et noir avec couche

cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : EIB
@)

i o dranalyse :2
séparable + Matériau

platreux blanc et noir avec
couche cartonnée non
séparable

Réfl dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

Rélgchantillon ITGA : T112205-9208

Réf échantillon client - P256 - Mur carreau de platre coupe feu - 2eme. Description ITGA :

etage - Degagement 2

Peinture non séparable + META (A) ke |3/05/2022
Nombre de préparations :
Nombre de supports @)

Amiante non détecté (1)/ -

Matériau platreux blanc non
séparable + Papier non

; o d'analyse:2
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /

Analyste : VGD

Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date danalyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

REf échantillon client =

*I Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc non
séparable + Papier non
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

etage - Degagement |

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P257 - Mur carreaun de platre cgupe feu - 2eme

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

ReéMchantillon ITGA : T112205-9209

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /

Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

@)

REf dossier chient :

Ref échantillon client -

Peinture en vrac non

Degagement 2

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P258 - Enduit sur poteaux - 2eme etage -

META (A) ke 13/05/2¢22

Réféchantillon ITGA - T112205-921¢

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en

vrac / Matériau gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -

ReET échantillon client :

Peinture en yrac non

séparable + Enduit platreux

Degagement |

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P259 - Enduit sur poteaux - 2eme etage -

META (A)k 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |

séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : | Analyste : EIB
blanc en vrac non séparable Nombre/de suppoits %)
o 5 d'analyse : 2
+ Matériau gris en yrac non
séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college m112205-9211

ReM €chantillon ITGA :

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en

vrac / Matériau gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD

ReET échantillon client :

¥l Peintures multiples en vrac
non séparable + Enduit
platreux blanc en yrac non
séparable + Matériau gris en

yracnon séparable

Degagement 2

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P260 - Enduit sur poutre - 2eme etage -

META (A) ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d’analyse : 2

blanc en vrac non séparable Nornbre de supposts 6
s 3 d'analyse : 2
+ Matériau gris en vrac non
séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college T112205-9212

RéM €chantillon ITGA :

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plitreux

blanc en vrac/ Matériau gris en vrac
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

(3)

Ref dossierchent :

ReET échantillon chient :

*| Peinture en yrac non
séparable + Enduit platreux
blanc en yrac non séparable
+ Matériau gris en vrac non

séparable

Degagement |

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P26 - Enduit sur poutre - 2eme etage -

META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse :2

RéM€chantillon ITGA : T112205-9213

Description ITGA :

Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
(3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

gu pare flammes (sur battant et dormant y
cgmpris gcculus, et sur serrurerie) - 2eme etage
- Degagement |
¥l Matériau souple noir avec META (B) ke |3/05/2022
poussigres Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

*2  Matériau compact incolore META (A) ke 12/05/2022

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059214
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P262 - lsolant pose dans ke plenum au-dessus Description ITGA : Papier / Matériau fibre ux jaune avec
du panneau de faux plafond - 2eme etage - poussieres
...................... ErLan il e S e i
'l Papier + Matériau fibreux MOLP + META (A)le Amiante non détecté (1)/ -
jaune avec poussieres 13/05/2022 Analyste : VGD
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
danalyse 4
RéM dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA - m12205-9215
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client - P263 - Joint des portes coupe-feu, phonigues Description ITGA : Matériau souple noir avec poussieres /

Matériau compact incolore avec fibres

Amiante non détecté (1)/ -

oupare flammes (sur battant et dormant y
compris occulus, et sur serrurerie) - 2eme etage
- Degagement 2
kI Matériau souple noir avec META (B) ke |3/05/2022
poussizres Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
danalyse -4

avec fibres Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports
d'analyse :2
Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059216
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P264 - Joint des portes coupe-feu, phonigues Description ITGA - Matériau souple noir avec poussieres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : WPM

Salke de classe |
META (A)ke 12/05/2¢22

Nombre de préparations : |

¥l Peinture non séparable +

Matériau platreux blanc
Nombre de supports

d'analyse : 2

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059217
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P265 - Murs came aux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc
,,,,,,,, .5 . . s 5 oo
*I Peinture non séparable + Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports @)
danalvse 2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : 1122059218
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client = P266 - Murs carreaux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1122059219
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client P267 - Colk de canelage - 2eme etage - Salke Description ITGA : Carrelage gris / Joint cassant gris / Colle grise
declasse 2 / Carrelage jaune / Colle grise / Matériau

compact gris hétérogéne
"I Joint cassant gris non META (A)k 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Colle grise Nombre de préparations : | Analyste : SBX
Nombre de supports @)

avec couche en papier

I Joint cassant gris META (A)k |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations :

Nombre de supports

Y2 Colle grise non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau compact gris Nombre de préparations : | Analyste : SBX
hétérogéne non séparable Nombrezdesupparts; @
d'analyse :2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-922¢
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDQEU VRE LES NANCY
REf échantillon client © P268 - Colle de canelage - 2eme etage - Salk Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise
de se 4
*I Joimt cassant gris non META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Colle grise non Nombre de préparations : | Analyste : EIB
séparable Nombre de supports “)
danalyse:2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - 1122059221
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P269 - Colke de plinthe s - 2eme etage - Salke de Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle blanche
classe 4

z
B
3
@
@
w

Nombre de supports
d'analyse :2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Camalyse 12l .
*2 Colle blanche avec couche META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1) -
&n papier Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports
d'analyse :2
REf dossier client : 22/ING# 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9222
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
RET échantillon client : P270 - Colle de plinthes - 2eme etage - Salle de Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée
classe 2 / Matériau compact gris
*I Colle beige avec couche META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
AT Nombre de préparations : 2 Analyste : VGD
Nombre de supports
................................................. Pamalyse ;4L el
2 Matériau compact gris META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : EIB
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

REf échantillon client =

22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P27 - Enduit sur escalier - 2eme etage - Salke

declasse |

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux

ReéMchantillon ITGA : T112205-9223

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en

vrac / Matériau gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : MZH

Ref échantillon client -

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P272 - Bandes calicot - 2eme etage - Depot 2

Peinture non séparable + META (A) ke |3/05/2022

blanc en vrac non séparable Nombre de suppons 3)
o danalyse:2
+ Matériau gris en vrac non
séparable
Ref dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien colkege Réf échantillon ITGA : IT112205-9224

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux beige / Matériau

platreux blanc avec couche cartonnée

Présence de fibres damiante /

Ref échantillon client -

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P273 - Colk de carrelage - 2eme etage - Depot

META (A) ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

META (A) ke 12/05/2022
Nombre de préparations :

Colle grise

Nombre de supports
d'analyse :2

Matériau platreux beige non Nombre de préparations : | Chrysotike Analyste : VGD
séparable + Matériau Nombre de suppors “
- d'analyse : 2
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college Rél gchantillon ITGA : T112205-9225

Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris en vrac / Colle

Analyste : MZH
(3)

Amiante non détecte (1)/ -
Analyste : MZH

Ref dossierchent :

ReEr échantillon client :

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P274 - Colke de plinthes - 2eme etage - Depot 2

META (A)ke 13/05/2¢22

Nombre de préparations : |

Colle beige + Couche
platreuse blanche avec

couche cartonnée non Nombre.de surpuLy

séparable

danalyse :2

ReM €chantillon ITGA : T112205-9226

Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plitreuse

blanche avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
@)

Refl dossierchent :

ReET échantillon chient :

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
P275 - Enduit sur exterieur - 2eme etage - Salle
declasse 4

META (A) ke 13/05/20¢22
Nombre de préparations : |

Peinture en vrac non

séparable + Enduit gris en

vrac non séparable Nombre:de.suppasts

d'analyse :2

RéM€chantillon ITGA : T112205-9227

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac

Amiante non détects (1)/ -
Analyste : VGD
(3)
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Repérage Amiante - Démolition

d P Amiante
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9228
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P276 - Enduit sur exterienr - 2eme etage - Salle Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac
...................... Glilie
] Peinture en vrac non META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit gris en Nombre de préparations : | Analyste : VGD
vrac non séparable Nombre de supports ®)
danalyse:2
Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - 1122059229

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P277 - Enduit sur poteaux - 2eme etage - Salk Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
declasse 4 vrac / Matériau gris en vrac
"I Peinture en yrac non META (A)ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : | Analyste : VGD
blanc en vrac non séparable Nombre/de suppoits B
s : d'analyse 2
+ Matériau gris €n yrac non
séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Rél€chantillon ITGA : T112205-923¢
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRELES NANCY
RéM échantillon client - P278 - Enduit sur poteaux - 2eme etage - Salke Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
de classe | vrac / Matériau gris en vrac
*|  Peinture en yrac non META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit plitreux Nombre de préparations : | Analyste : VGD
blanc en vrac non séparable Nornbre/de suppoits 6
s : d'analyse 12
+ Matériau gris €n yrac non
séparable
Ref dossier chient : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college Rl échantillon ITGA T112205-9231
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEUVRELES NANCY
Réf échantillon client : P279 - Enduit sur poutre - 2eme etage - Salke Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
de classe 4 vrac / Matériau gris en faible quantité
*|  Peinture en yrac non META (A)ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : | Analyste : VGD
blanc en vrac non séparable Nombre de supports ®)
oo N B d’analyse : 2
+ Matériau gris en faible
guantité non séparable
REf dossierchient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9232
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
REM échantillon client © P280 - Enduit sur poutre - 2eme etage - Salke Deseription ITGA : Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
declasse | vrac / Matériau gris en vrac
L] Peinture en yrac non META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 2 Analyste : WPM
blanc en yrac non séparable Nmbie derippaty 3
d’analyse : 4

+ Matériau gris en vrac non

séparable
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P28 - Dalke de 50l - 2eme etage - Salk de
classe 2

*I  Revétement cassant beige + META (A) ke 12/05/2022

Colle polymere jaune non Nombre de préparations : |

ReéMchantillon ITGA : T112205-9233

Description ITGA : Revétement cassant beige / Colle polymére
jaune / Bois aggloméré

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

séparible Nombre de supports )
d'analyse :2

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9234

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P282 - Sous-couche (carton, feutre, jde Description ITGA : Revétement cassant gris / Colle polymére

revetement souple - 2eme etage - Salle de jaune avec poussieres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SLEE

I Revélement cassant gris + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

Colle polymere jaune avec Nombre de préparations :

Analyste : AFR

poussiéres non séparable Nombre:de supports “
d'analyse :2
Réf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réféchantillon ITGA : T112205-9235
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDQOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P283 - Sous-couche (carton, feutre, yde Description ITGA - Revétement souple gris / Colle polymére jaune

revetement sguple - 2eme etage - Salle de
,,,,, classe 4 = S

META (A)ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |

Revétement souple gris +
Colle polymere jaune non

séparable Nombre de supports

d'analyse : 2

/ Bois aggloméré

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college

Monplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

P284 - Colk de faience - 2eme etage - Salk de
...................... D L e e e D e e

'l Colle grise META (A)ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |

REf échantillon client =

Nombre de supports
d'analyse :2

RéMéchantillon ITGA : T112205-9236

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P285 - Colk de faience - 2eme etage - Salk de
classe 4

'l Colle grise

Réf échantillon client -
META (A)ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse:2

REM €chantillon ITGA : IT112205-9237

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P286 - Sous-couche (carton, featre, )de
revetement sguple - 2eme etage - Salle de

classe 4

k Peinture non séparable + META (A)ke 12/05/20¢22

Revétement souple gris Nombre de préparations : |
Nombre de supports

¥2 Colle polymére jaune META (B) ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse -2

ReéMchantillon ITGA : T112205-9238

Description ITGA : Peinture / Revétement souple gris / Colle
polymére jaune

Analyste : AFR
@)
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

ReEr échantillon chient : P287 - Colk de faience - 2eme etage - Salk de

classe 4

Peinture non séparable + META (A) ke |3/05/2022

Colle grise avec couche Nombre de préparations : |

caronnés Nombre de supports

*2 Matériau platreux blanc en META (A) ke |3/05/2022
vrac Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : T112205-9239

Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise avec couche

cartonnée / Matériau plitreux blanc en vrac
Analyste : VGD
@)
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
(3)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

ReEf échantillon chient : P288 - Colk de faience - 2eme etage - Salk de

classe 9

Y1 Colle grise avec couche META (A) ke |3/05/2022
cartonnée Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

*2 Matériau platreux blanc META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse : 2

RéMéchantillon ITGA : 1 12205-9240

Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée
/ Maté riau plitre ux blanc

Description ITGA :

Présence de fibres d'amiante /

Chrysotike Analyste : VGD

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir |4 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

P289 - Colle de camelage - 2eme etage - Salke
declasse 5

REf échantillon client =

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

*2 Colle grise en vrac

META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse ;2

RéMéchantillon ITGA : T112205-9241

Description ITGA : Carrelage gris / Colle grise / Carrelage jaune /

Colle grise en vrac

Amiante non détects (1)/ -
Analyste : EIB

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
(3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rel €chantillon ITGA : T112205-9242

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot S4500

VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P290 - Colk de canelage - 2eme etage - Salke Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac

declasse || .

META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports (3)
danalyse -2

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - 1122059243

REM échantillon client : P291 - Colle de plinthes - 2eme etage - Salke de Description ITGA : Carrelage / Colle blanche avec couche
classe 11 cartonnée
*I Colle blanche avec couche META (A)ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
— Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supports
danalyse : 2
Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-9244
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P292 - Colk de plinthes - 2eme etage - Salle de Description ITGA : Carrelage / Colle blanche avec couche
classe S cartonnée
¥l Colle blanche avec couche META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
caftonnée Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports
d'analyse ;2
REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9245
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P293 - Murs carreaux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc avec couche
Salke de classe S é
*I Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Matériau platreux blanc Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
avec couche cartonnée non Nombre de supports distinguées par M. (2)
£ d'analyse 12 Analyste : AFR
séparable
@)
Réf dossier chent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf gchantillon ITGA - T112205-9246
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client - P294 - Murs carreaux de platre - 2eme etage - Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc / Papier /
Salk de classe 10 Matéri latreux blan he cart é
*I Peinture non séparable + META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecté (1)/
Matériau plitreux blanc non Nombre de préparations : | Analyste : VGD
séparable + Papier non Nombre de‘supporty “
) L d'analyse : 2
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technigue analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent :

RéM échantillon client -
classe |1
*I Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc non
séparable + Papier non
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P295 - Bandes calicot - 2eme etage - Salk de

META (A)ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

ReéMchantillon ITGA : T112205-9247

Description ITGA : Peinture / Matériau plitreux blanc / Papier /

Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
@)

REf dossier chient :

Ref échantillon client -

classe 5

¥l Peintures multiples non
séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P296 - Bandes calicot - 2eme etage - Salk de

META (A) ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réféchantillon ITGA - T112205-9248

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plitreux blanc

avec couche cartonnée

Présence de fibres damiante /
Chrysaotike Analyste : EIB
@)

REf dossier chent :

Ref échantillon client -

declasse 5

*I Peinture en yrac non
séparable + Enduit gris en
vrac non séparable

22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P297 - Enduit sur exterieur - 2eme etage - Salle

META (A)ke |3/05/2022
Nombre de préparations :

Nombre de supports
d'analyse :2

Rél gchantillon ITGA : IT112205-9249

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
(3)

REf dossier chient :

ReET échantillon chient :

declasse |1

"I Peinture en yrac non

séparable + Enduit gris en

vrac non séparable

22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRELES NANCY

P298 - Enduit sur exterieur - 2eme etage - Salle

META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse:2

RéM echantillon ITGA : T112205-925¢

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
3

Ref dossierchent :

REf échantillon client -
declasse 5

¥l Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
blanc en yrac non séparable
+ Matériau gris en vrac non
séparable

22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P299 - Enduit sur poteaux - 2eme etage - Salke

META (A) ke 13/05/2¢22
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse :2

Relgchantillon ITGA : T112205-9251

Description ITGA Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
vrac / Matériau gris en vrac
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
(3)

(1yAucune fibre d'amiante n’a été détectée, 'échantillon objet de Fessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la

limite de détection

(2)D’autres fibres minérakes susceptibles d’étre inhakes (dont la largeur est inférieure & 3 ym) ont €1€ détectées. Ces fibres ont pu Etre différenciées

de fibres d’amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytigues (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse

EDX).

(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’essaiet non par

couche.

(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d’essai. La kmite de détection est

garantie surchague couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en guantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4121 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytigues
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Les couches formalisée s en gras dans la description ITGA ont €€ identifiées par k laboratoire alors guelles n’avaient pas i€ distinguées par k client.
Siles couches étaient susceptibles de contenir de Pamiante parnature elles ont fait Fobjet d’une analyse.

Dans k cas d’une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seukes ks couches non distinguables & Peil nu par ke client, ont €t€ analysées.

Validé par:  Maxime BECK Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
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www itgafr
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adFEL

Made in France

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essats couverts par laccréditation qui sont identifiés parle symbole :

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Portée disponible
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATEDU
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S)DE

13/05/2022
MATERIAUX)

Ce mpport ne conceme que les échantillons sownis & lanalyse rels qu'ils ont é1é regus au aboratoire.

Le aboratoive n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simpl

e

et ransc et i

comme telles.

Client:  INGEDIAG
I RUEBQIS LE DUC
54500 VANDOEUVRELES NANCY

Réf. Commande ITGA : 1T3322-4122

Reéf. Commande Chent :

22/ING/ 14275/ MON 2022_05_03_0827 2417

Prélvement(s) Regu au laboratoire le : 03/05/2022

Préparation(s) : Effectuée de fagon i tre représentative de Iéchantillon conformément & Famété du ler octobre 2419 :

G - Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Ekctronique & Transmission Analytique (META)en fonction de la nature de la prise d’essai

(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au

Techni ) M

q pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues

Analytique(s) :

La détection de fibres d’amiante optiguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ouégak 3 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronigue & Transmission Analytique (parties pertinentess de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technique analytique Résukaty “Vangie damianie

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Elements analytiques

Réfl dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

Rélgchantillon ITGA : T112205-9505

Réf échantillon client - P300 - Enduit sur poteaux - 2eme etage - Salk Description ITGA :

declasse |1
Peintures multiples non META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Amiante non détecté (1)/ -

séparable + Enduit gris en
vrac hétérogéne non Nombire de’supporty

;e d'analyse 12
séparable

Peintures multiples / Enduit gris en vrac
hétérogéne

Autres fibres inhalabkes
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
3

Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

RéMgchantillon ITGA : IT112205-9506

Ref échantillon chient : P30 - Enduit sur poutre - 2eme etage - Salle

declasse |1

Peintures multiples non META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

Description ITGA : Peintures multiples

hétérogene
Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit gris en

vrac hétérogéne non Nobrede supports

séparable

d'analyse :2

/ Enduit gris en vrac

Analyste : AFR
(3)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P302 - Enduit sur poutre - 2eme etage - Salke

declasse 5

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Peintures multiples non
séparable + Enduit gris en

ReéMchantillon ITGA : T112205-9507

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client = P303 - Colle de camrelage - 2eme etage - Depot

META (A)ke 12/05/2¢22

Nombre de préparations : |

*I - Colle grise en vrac non
séparable + Matériau gris
Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse : 2

veac hétérogananon Nombre de supports (3)
p d'analyse :2
séparable
Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-9508

Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
(3)

Ref dossier chient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client :

P304 - Colke de plinthe - 2eme etage - Depot |

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Y1 Colle grise avec poussieres

Nombre de supports
danalyse :2

RéM €chantillon ITGA : T112205-9509

Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussieres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossier chent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien colkege
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P305 - Colk de carrelage - 2eme etage - Local
META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations :

FI Colle grise

Nombre de supports
d'analyse : 2

REM échantillon ITGA : T112205-9510

Deseription ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P306 - Colle de plinthe - 2eme etage - Local |

META (A)ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

¥l Colle grise

Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : T112205-9511

Description ITGA - Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P307 - Mur carreaux de platre - 2eme etage -

Local |

*I Peintures multiples non META (A) ke 12/05/2022

séparable + Matériau Nombre de préparations : |
platreux blanc avec couche Nombre de supports
" 2 d’analyse : 2

cartonnée non séparable Y

Rel€chantillon ITGA : T112205-9512

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plitreux blanc

avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalablkes
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P308 - Mur sur escalier - 2eme etage - Local |

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Peintures multiples non
séparable + Matériau gris en

ReéMchantillon ITGA : T112205-9513

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
ReET échantillon client : P309 - Colke de faience - 2eme etage - Local |

META (A)ke 12/05/2¢22

Nombre de préparations : |

*I Colle grise non séparable +

Peintures multiples non

séparable + Couche Nom;re c:e 5““’;70"’5
3 analyse :
platreuse blanche non ¥

séparable

D — Nombre de supports (3)
p d'analyse :2
séparable
Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9514

Colle grise / Peintures multiples / Couche
plitreuse blanche

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
@)

Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P31¢ - Enduit sur poteaux - 2eme etage - Local

META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |

Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac
Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse :2

Relgchantillon ITGA : T112205-9515

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
(3)

Réfl dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Peinture non séparable +

Enduit gris en vrac
hétérogeéne non séparable Nombre de supports
danalyse :2

Relgchantillon ITGA : T112205-9516

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
(3)

REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon client : P312 - Enduit exterieur - 2eme etage - Local |

¥l Peintures multiples non

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en

REM €chantillon ITGA : T112205-9517

Peintures multiples / Enduit gris en vrac
hétéroge

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P313 - Panneaux et plagues - 2eme etage -

Salk de classe |

*I' Enduit blanc non séparable MOLP + META (A} le
12/05/2022

Nombre de préparations : 3

+ Matériau fibreux beige

avec poussieres
Nombre de supports

d'analyse : 4

vrac hétérogéne non Nombre de supports 6
) d'analyse 12
séparable
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-9518

Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec

poussigres

Amiante non détecté (1)/ -
Autres fibres inhalabkes
distinguges par M. (2)
Analyste : AFR
(@)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P314 - Panneaux, plagues en fibres-ciment de

vantail, bake ite - 2eme etage - Salk de classe

META (A)ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |

'l Colle polymere jaune avec

poussieres non séparable +
Nombre de supports

d'analyse :2

Fibrociment gris

ReéMchantillon ITGA : T112205-9519

Description ITGA : Colle polymére jaune avec poussieres /

Fibrociment gris
Présence de fibres damiante /
Chrysotike Analyste : AFR

@)

RET dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisic 14 Rue Jacques Callot 4500
VANDOEU VRELES NANCY
RéM échantillon client - P315 - Pierre reconstituee - ler etage - Cage
descalier |

META (A) ke 12/05/2¢22

Nombre de préparations : |

*I Colle grise

Nombre de supports
danalyse:2

Réféchantillon ITGA : T112205-9520

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Rer échantillon client : P316 - Enduit sur refend - ler etage - Cage
descalier |
*|  Peinture non séparable + META (A) ke 12/05/2022
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : |

Nombre de supports

hétérogéne non séparable
dunzhse 2

REM échantillon ITGA : T112205-9521

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
(3)

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisic |14 Rue Jacques Callot 4500
VANDOEUVRELES NANCY

RéM échantillon client - P317 - Enduit sur exterieur - ler etage - Cage
descalier |
*I Peinture non séparable +

Enduit gris en vrac

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse : 2

Réféchantillon ITGA : T112205-9522

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
(3)

RéM dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client = P318 - Enduit sur exterieur - ler etage - Cage

descalier |

*I Peintures multiples non META (A) ke 13/05/2022

Nombre de préparations :

séparable + Enduit gris en

REM€chantillon ITGA : T112205-9523

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
ReM échantillon client P319 - Enduit a base de ciment, kisse ou takche
(ragreage, debullage, lissage) - |eretage - Cage
descalier |
META (A) ke 13/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac
Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse :2

vrac hétérogéne non Nombre/de supports 6
. d'analyse : 2
séparable
Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA T 12205-9524

Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Amiante non détectsé (1)/ -

Analyste : EIB
(3)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P320 - Enduit a base de ciment lsse ou taloche

- leretage - Cage descakier |

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Peintures multiples non
séparable + Enduit gris en

ReéMchantillon ITGA : T112205-9525

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client = P321 - Colle de plinthes - leretage - Cage
descalier |

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

*I Colle grise

Nombre de supports
d'analyse 12

veac hétérogananon Nombre de supports (3)
p d'analyse :2
séparable
Refl dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT112205-9526

Description ITGA : Carrelage / Colle grise

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

ReEf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P322 - lsolant pose dans k pknum au-dessus
dupannean de faux plafond - leretage - Cage
descalier |
*I Papier bitumé non séparable MOLP + META (B) ke
13/05/2022

Nombre de préparations : 3

+ Matériau fibreux jaune

avec poussieres
Nombre de supports

d'analyse :4

Rélgchantillon ITGA : T112205-9527

Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec

poussieres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)

Réfl dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon chient - P323 - Joint des portes coupe-feu, phonigues
gu pare flammes (sur battant et dormant y
compris occulus, et sur serrurerie) - ler etage -
Cage d'escalier |
MO LP + META (A) le
12/05/2022
Nombre de préparations : 3

¥l Peintures multiples non
séparable + Matériau blanc

avec fibres non séparable
Nombre de supports

d'analyse -4

Relgchantillon ITGA : T112205-9528

Peintures multiples / Matériau blanc avec
fibres

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)

REf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client - P324 - Sous-couche (carton, feutre, de

revetement souple - Rez de chaussee -

¥l Revétement souple gris +

META (A) ke 12/05/2¢22
Colle polymére jaune non Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d’analyse :2

séparable

RéM €chantillon ITGA : IT112205-9529

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle polymére jaune

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR
@)
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée

Technique analytique

(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat/ Variété d'amiante

Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P325 - Colle de camelage - 2eme etage - Cage

REf échantillon client =

META (A)ke 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
danalyse ;2

ReéMchantillon ITGA :

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

T112205-9530

Carrelage / Colle grise

Analyste : AFR

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P326 - Colk de plinthes - 2eme etage - Cage
diescalier 2

Ref échantillon client -

*I - Colle grise + Peinture non META (A) ke 12/05/2022

Réféchantillon ITGA - T112205-9531

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Carrelage / Colle grise / Peinture

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P327 - Enduit sur refend - 2eme etage - Cage
descalier 2

REf échantillon client =

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

¥l Peinture non séparable +
Enduit gris en vrac
Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse : 2

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

séparable Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports @)
d'analyse : 2
RéM dossierchent 22fING/ 14275/ MON - Ancien college Réf&échantillon ITGA : IT112205-9532

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : AFR
(3)

Réf dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

ReM échantillon client P328 - Enduit sur exterieur - 2eme etage - Cage
descalier 2

META (A) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

¥l Peinture non séparable +

Enduit gris en vrac
Nombre de supports

d'analyse : 2

hétérogéne non séparable

Réféchantillon ITGA - Wi12205-9533

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : AFR
(3)

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

Enduit gris en vrac Nombre de préparations :

Nombre de supports

danalyse ;2

hétérogéne non séparable

VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client - P329 - Enduit sur exterienr - 2eme etage - Cage
...................... Pl
¥l Peinture non séparable + META (A)ke |3/05/2022

RéM€chantillon ITGA : T112205-9534

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : VGD
(3)

Ref dossierchient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY
RéM échantillon client = P330 - Enduit a base de ciment, isse ou takche
(ragreage, debullage, Hssage) - 2eme etage -
Cage d'escalier 2

Yl Peintures multiples non
séparable + Enduit gris en
vrac hétérogéne non

META (A)ke 12/05/2¢22
Nombre de préparations : |

Nombre de supports

RéM échantillon ITGA : T112205-9535

Description ITGA :
hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -

Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Analyste : AFR
By

danalyse :2

séparable
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

ReéMchantillon ITGA : Tl 12205-9536

Reér échantillon client : P331 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche Description ITGA :

eretage - Cage descakier 2

*I Peinture non séparable + META (A) ke 13/05/2022

Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -
Enduit gris en vrac
Nombre de supports

danalyse -2

hétérogéne non séparable

Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Analyste : VGD
(3)

REf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

ReM€chantillon ITGA : T112205-9537

Ref échantillon client P332 - Joint des portes coupe-feu, phonigues Description ITGA :

oupare flammes (sur battant et dormant y fibres

compris occulus, et sur serrurerie) - 2eme etage
- Cage descalier 2

Peintures multiples non

MOLP + META (A)le
12/05/2022
Nombre de préparations : 3

Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Matériau blanc

avec fibres non séparable
Nombre de supports

d'analyse : 4

Peintures multiples / Matériau blanc avec

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
(@)

REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

REM €chantillon ITGA : T112205-9538

REf échantillon chient - P333 - Pierre reconstituee - |eretage - Cage Deseription ITGA :

descalier 2

Matériau blanc hétérogene

META (A) ke 12/05/20¢22
Nombre de préparations : |

Amiante non détecté (1)/ -

Nombre de supports
d'analyse : 2

Matériau blanc hétérogéne

Analyste :

REf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

RéMéchantillon ITGA : T112205-9539

hétérogene

Amiante non détecté (1)/ -

*I - Colle grise non séparable +

META (A)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |

Matériau gris hétérogene
Nombre de supports

d'analyse 12

non séparable

VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P334 - Colk de plinthes - ler etage - Salle de Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris
classe 12

Analyste :
@)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien colkge
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

Relgchantillon ITGA : T112205-9540

Ref échantillon client - P335 - Colle de plinthes - 2eme etage -

Degagement 2

¥l Colle blanche + Matériau

Description ITGA :
faible quantité hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -

META (A) ke 12/05/20¢22
gris en faible quantité Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse : 2

hétérogéne non séparable

Carrelage / Colle blanche / Matériau gris en

Analyste : AFR
@)

REf dossier chient : 22/ ING/ 1427 5/MON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

P336 - Colle de plinthe s - 2eme etage -
...................... Dk ane e

'l Colle grise

RéMéchantillon ITGA : T112205-9541

Réf échantillon client - Description ITGA : Carrelage / Colle grise

META (A) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d’analyse :2

Autres fibres inhalabkes
distinguées par M. (2)
Analyste : AFR
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P338 - Colle de carrelage - 2eme etage -

Degagement |
Yl Colle grise + Matériau gris en META (A) ke 12/05/2022

faible quantité en yrac Nombre de préparations : |

Nombre de supports

hétérogéne non séparable
d'analyse : 2

ReéMchantillon ITGA : T112205-9543

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris en faible

quantité en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : AFR
(3)

REM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon chient : P339 - Conduit en fibres-ciment - Rez de

chaussee - Salle §

Fibrociment gris avec fibres MOLP le 12/05/2022

REM €chantillon ITGA : T112205-9544

Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles

Présence de fibres damiante /

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client - P340 - Joint de dilatation - Exteriear - Facade

*I Peinture non séparable + META (B) ke 12/05/2022

Matériau souple blanc Nombre de préparations : |
Nombre de supports

*2 Mousse grise META (B) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse : 2

vigibles Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : MOE
Nombre de supports
d'analyse : 2
Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - IT112205-9545

Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc / Mousse

Analyste : SBX
@)

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : SBX

RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client : P341 - Joint de dilatation - Exterieur - Facade

*I Peinture non séparable + META (B) ke 12/05/2022

Nombre de préparations :

Matériau souple blanc
Nombre de supports

2 Mousse grise META (B)k 12/05/2022
Nombre de préparations : |
Nombre de supports

danalyse -2

REMéchantillon ITGA : T112205-9546

Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc / Mousse

Analyste : SBX
@)
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Maonplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client : P342 - Joint de dilatation - Exteriear - Facade

META (B) ke |2/05/2022
Nombre de préparations : |

Peinture non séparable +

Matériau souple gris avec
Nombre de supports

d'analyse : 2

poussieres

Réf échantillon ITGA : T112205-9547

Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec

poussieres / Polystyréne expansé (billes)

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : SBX
@)
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Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P343 - Joint de dilatation - Exterieur - Facade

*I Peinture non séparable + META (B) ke 12/05/2022

Matériau souple gris avec Nombre de préparations : |

ReéMchantillon ITGA : T112205-9548

Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec
poussiéres
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

Nombre de préparations :
Nombre de supports

Nombre de supports

d'analyse :2

................................................ danalyse:2
*2 Matériau mousse jaune avec META (B ke 12/05/2022
poussizres Nombre de préparations : |

GotissiTes Nombre de supparts @)
danalyse : 2

REl dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college R&l &chantillon ITGA : IT112205-9549
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client - P344 - Partie plane : re vetement bitumineux Description ITGA : Matériau bitumineux noir/ Matériau mousse
(bandes, ks ) - Exterieur - Toiture jaune avec poussieres

¥l Matériau bitumineux noir META (B) ke 12/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

Ref dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRELES NANCY

RéM échantillon client - P345 - Partie plane : re vetement bitumineux
(bandes, les ) - Exterienr - Toiture

Matériau bitumine ux noir MOLP + META (B) ke

Réféchantillon ITGA : T112205-955¢

Deseription ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons /
Matériau mousse jaune / Matériau fibreux
mMAarron avec poussieres

Amiante non détecté (1)/ -

(bandes, ks ) - Exterieur - Toiture

META (B) ke 12/05/2022

Nombre de préparations : |

*I Matériau bitumine ux noir
avec aluminium avec
Nombre de supports

d'analyse:2

couche en toile

avec gravillons non 13/05/2022 Analyste : AFR
séparable + Matériau Nombre de préparations : 3 (@)
? 2 Nombre de supports
mousse jaune non séparable 5
© d'analyse : 4
+ Matériau fibreux marron
avec poussieres non
séparable
RéM dossierchent 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college REM échantillon ITGA : T112205-9551
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client : P346 - Releve : revetement bitumnine ux Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec

couche en toile
Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

Reéf dossierchent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college

Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRELES NANCY

Ref echantillon client = P347 - Rekeve :revetement bitumine ux
(bandes, kes ) - Exterieur - Toiture

FI Matériau bitumine ux noir META (B) ke 12/05/2022

avec aluminium avec Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse :2

couche en toile

Relgchantillon ITGA : T112205-9552

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec
couche en toile

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : SBX

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire

Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.

DTA 164-Glrev |5

Page 9/ 10

4

INGEDIAG | 11, rue Bois le Duc 54500 Vandceuvre-Les-Nancy | Tél. : 0383987973
N°SIREN : 508.576.659 | Compagnie d'assurance : MSIG n° F210.19.1503

266/282
Rapportdu :

02/07/2024




Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4122 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytigues
(Méthode de préparation et
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Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Ref échantillon ITGA : 1122059553
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client P348 - rame fibreuse - Exterienr - Facade Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussieres
ML Maté MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1)/ -
poussieres 1210512022 Autres fibres inhalables
Nombre de préparations : 3 distinguées par M. (2)
Nombre de supparts Analyste : AFR
danalyse:4

(1yAucune fibre d’amiante n’a €té détectée, Péchantillon objet de Fessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la
limite de détection

(2)D’autres fibres minérakes susceptibles d’étre inhakes (dont la largeur est inférieure 3 3 ym) ont €t€ détectées. Ces fibres ont pu Etre différenciées
de fibres d’'amiante via les critéres didentification reportés dans ks données analytigues (M : Morphologie / D: Diffraction €lectronigue / A: Analyse
EDX)

(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€ées comme telles, la kmite de détection est garantie uniguement sur la prise d’'essai et non par
couche.

(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d’essai. La kmite de détection est

garantie surchague couche si la prise d’essai contient au plus 2 couches en guantité suffisante pour analyse.

Validé par:  Maxime BECK Chef d'équipe

<)‘@®’“£y -

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.
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d P Amiante

44 rue Jean H
S A Accréditation n® 1-1761 ‘Of"“
42000 SAINT ETIENNE

Tel:04.77.79.52 80

irgaf
www itgafr Portée disponible

surwwweofracfr ESSAIS
aFEL

Made in France

Iiaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essafs couverts par Faccréditation qui sont identifiés parle symbole: B

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4123 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce mpport ne conceme que les échantillons sownis & lanalyse rels qu'ils ont é1é regus au aboratoire.

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simple 2transe et i ifiées comme telles.
Client:  INGEDIAG Réf. Commande ITGA : 1T0322-4123
I RUEBQIS LE DUC
Reéf. Commande Chent : 22/ING/ 14275/MON_2022_05_03_0827 2417
54500 VANDOEUVRELES NANCY
PréRvement(s) : Regu au laboratoire le : 03/05/2022
Préparation(s) : Effectuée de fagon & &tre représentative de Fechantillon conformément & Famété du ler octobre 2019

- Pour une analyse au Microscope Optigue & Lumiére Polarisée MOLP): Pré Evement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Ekctronigue & Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise d’essai:
(A)- Traitement mécanique en mifien agueux
(B) - Traitement et mé au ™e
Techniq ) -M pie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiqguement observables est garantie si la teneurest supérieure ouégak 2 0,1 % en masse.

- Microscopie Ekctronique & Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
ou  diffraction €kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure ou égale 3 0,1 %en masse

Résulat(s):

Fraction analysée Technigue analytique Résukat/ Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Reéfl dossierchent : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college Rélgchantillon ITGA : TT112205-9668
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client : P349 - Mastic entre montant aluminium et Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussiéres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, structure - Bateriear-Facade
Pl Matériau souple incolore META (B) ke | 3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
avec poussieres Nombre de préparations : | Analyste : AFR
Nombre de supports
danalyse ;2
REf dossier chient : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9669

Monplaisir 14 Rue Jacques Callor 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REM échantillon client = P350 - Mastic entre montant aluminium et Description ITGA : Peinture / Matériau souple incolore avec
structure - Exterieur - Facade res

¥l Peinture non séparable + META (B) ke |3/05/2022

Matériau souple incolore Nombre de préparations : | Analyste : AFR
e Nombre de supports @)
d‘nnalx se:2

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

d P Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4123 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Reér échantillon client : P351 - Mastic entre bardage metaligue noirer

structure - Exterieur - Facade

'l Peinture non séparable +
Matériau souple beige avec

META (B) ke | 3/05/2022
Nombre de préparations : |

ReéMchantillon ITGA : 1 12205-9670

Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige avec

poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon chient : P352 - Mastic entre bardage metalligue noirer

structure - Exterieur - Facade

FI Peinture non séparable + META (B) ke |3/05/2022

Nombre de préparations :

Matériau souple beige avec

poussiéres non séparable Nombre:de.supports

danalyse :2

poussieres Nombre de supports o
d'analyse : 2
RéM dossierchent 22/ ING/ 14275/MQON - Ancien college RéM échantillon ITGA T112205-9671

Peinture / Matériau souple beige avec
poussiéres

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : VGD
@)

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEUVRELES NANCY

ReET échantillon chient : P353 - Partie plane : re vetement bitumineux

(bandes, ks ) - Exterieur - Toiture

*| Revétement bitumineux noir META (B) ke |3/05/2022

avec poussieres Nombre de préparations : |
Nombre de supports

d'analyse 12

RéM€chantillon ITGA : T112205-9672

Description ITGA : Revétement bitumineux noir avec poussiéres

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

Ref dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY

Ref échantillon client -

P354 - Rekeve :revetement bitumine ux
(bandes, ks ) - Exterieur - Toiture

META (B) ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |

Matériau bitumine ux noir

avec aluminium avec
Nombre de supports

d'analyse : 2

couche en toile et poussieres

Réféchantillon ITGA : m112205-9673

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec

o

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : AFR

REf dossier chient : 22/ ING/ 1427 5/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

REr échantillon chient : P355 - Mastic ancrage des soutiens metalligues

- Degagement |

4l

META (B) ke |3/05/2022
Nombre de préparations : |

Nombre de supports
d'analyse -2

Réféchantillon ITGA : T112205-9674

Description ITGA : Matériau bitumineux noir

Présence de fibres d'amiante /
Chrysotike Analyste : AFR

Ref dossier chient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college

Monplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

REf échantillon client = P356 - Colke (faience, pate de verre, carrelage) -

Exterieur - Facade

¥l Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022

séparable + Colle grise en Nombre de préparations : |

vrac non séparable + Nombre:de:supports

x . d'analyse : 2
Matériau rouge en faible &

quantité non séparable

RéMéchantillon ITGA : T112205-9676

Description ITGA : Carrelage / Peintures multiples / Colle grise en

vrac / Matériau rouge en faible quantité

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
(3)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire

Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4123 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEU VRE LES NANCY

Rél échantillon client = P357 - Colke (faience,pate de verre, camelage) -

*I Colle grise non séparable +

META (A) ke 13/05/2022

Peintures multiples non Nombre de préparations : |

ReéMchantillon ITGA : T 12205-9677

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB

Manplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54540

VANDOEU VRE LES NANCY
Ref échantillon client - P358 - Revetement plastigue epais (RPE) -

Exterieur - Facade

¥l Revétement souple gris + META (A) ke |3/05/2022

Nombre de préparations :

Colle polymére jaune non

séparable Nombre de supports @
danalyse -2
Ref dossier chient : 22/ ING/ 14275/ MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9678

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle polymére jaune

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : EIB

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P359 - Revetement plastigue epais (RPE) -
Exterieur - Facade

REf échantillon client =

séparable Nombre de supports @)
d'analyse : 2
REf dossier chient @ 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réréchantillon 1TGA : T112205-9679

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle polymére jaune

avec poussiéres

Manplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RET échantillon client - P360 - Enduit a base de ciment, kisse ou taloche
(ragreage, debullage, lissage) - Parties

exterieures

¥l Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : |

Nombre de supports

gris hétérogéne
d'analyse : 2

4| Revétement souple grisnon META (A)ke 13/05/20¢22 Amiante non détecté (1)/ -
séparable Collepolymre Nombre de préparations : | Analyste : EIB
jaune avec poussieres non NembmHeurportsy )
. danalyse 12
séparable
RéM dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college RéM €chantillon ITGA : T112205-9680

Peintures multiples / Enduit compact gris
hétérogéne

Description ITGA :

Amiante non détecté (1)/ -

Analyste : EIB
@)

Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien college
Monplaisir |4 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

P36 - Enduit a base de ciment, fisse ou takche
(ragreage, debullage, lissage) - Parties

REf échantillon client =

exterieures
META (A)ke 13/05/20¢22
Nombre de préparations : |

*I Peintures multiples non

séparable + Enduit compact
gris hétérogene Nombre de supports
d'analyse -2

RéMéchantillon ITGA : T112205-9681

Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris

hétérogene

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
@)

Réf dossier chent : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Rl échantillon client : P362 - Enduit a base de ciment kisse ou taloche

- Parties exterieures

META (A)k |3/05/2022
Nombre de préparations : |

¥l Peintures multiples non
séparable + Enduit compact
Nombre de supports

gris hétérogene
d'analyse : 2

Relgchantillon ITGA : T112205-9682

Deseription ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris

hétérogéne

Amiante non détecté (1)/ -
Analyste : EIB
@)

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire

Saufdemande particuligre et €crite du client, ks échantillons sont conservés pendant § mois et ks rapports pendant 1§ ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

a

Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4123 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résulat/ Variété damiante Elements analytigues
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

RéM dossierchient : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Rel €chantillon ITGA : IT112205-9683
Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot S4500
VANDOEU VRE LES NANCY
REf échantillon client P363 - Enduit a base de ciment kisse ou taloche Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris
- Parties exterieures hétérogéne
L Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : | Analyste : EIB
gris héiérogine Nombre de supports (@)
d'analyse :2
Réf dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college Réf échantillon ITGA : IT1122¢5-9684

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client : P364 - Plague s de fibrakith - Parties exterieures Description ITGA Bois en lamelles avec liant / Peinture en vrac
*I Bois en lamelles avec liant META (A) ke 13/05/2022 Amiante non détecte (1)/ -
non séparable + Peinture en Nombre de préparations : | Analyste : EIB
vrac non séparable Nombre:de supports )
d'analyse :2
Réf dossier chent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : T112205-9685

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

Réf échantillon client P365 - Enduit exterieur (projete, fisse ou Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris
taloche) - Parties exterieures hétérogene
*I Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : | Analyste : EIB
gris hétérogene Nombire de’supporty “
danalyse ;2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/MON - Ancien college Réf &chantillon ITGA : T112205-9704
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client = P366 - Enduit exterieur (projete, isse ou Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris
takiche) - Parties exterieures hété rogé ne
*I Peintures multiples non META (A) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1) -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : | Analyste - EIB
gris hétérogne Nombre de supports )
danalyse :2
Réf dossier chient : 22/ING/ 14275/ MON - Ancien colke ge Réf échantillon ITGA - T 12205-9706
Monplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon chient - P367 - Joint de dilatation et d'assemblage - Description ITGA : Matériau souple gris avec poussiéres /
Parties exterieures Matériau bitumineux noir
*I Matériau souple gris avec META (B ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
poussidres Nombre de préparations : | Autres fibres inhalables
Nombre de supports distinguées par M. (2)
................................................ ARIRNEREDY, sl s RS e B TARR o
*2  Matériau bitumineux noir META (B) ke |3/05/2022 Amiante non détecté (1)/ -
Nombre de préparations : | Analyste : AFR

Nombre de supports

d'analyse 12

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrak :ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire
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Repérage Amiante - Démolition

n°® 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT0322-4123 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résulat/ Variété damiante Elements analytiques

REM dossierchent : 22/ING/ 14275/MQON - Ancien college
Monplaisi 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY

RéM échantillon client - P368 - Enveloppe (bande tissee enduite gunon)

> Degagement V3.

4l

Peinture non séparable +

Matériau bitumine ux noir

Nombre de préparations : 2

META (B) ke 13/05/20¢22

Reéféchantillon ITGA : T112205-9708

Description ITGA : Peinture / Matériau bitumineux noir / Carton

Présence de fibres damiante /
Chrysotike

Analyste : WPM

Nombre de supports
... damalyse:4
META (A) ke 13/05/2022

Amiante non détecté (1)/ -

¥2 Carton

@)

Maonplaisir 14 Rue Jacgues Callot 54500
VANDOEU VRE LES NANCY
Réf échantillon client : P369 - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - Description ITGA Fibrociment gris avec fibres visibles
Présence de fibres damiante /

Chrysotile

Yl Fibrociment gris avec fibres MOLP le 12/05/2022
visibles Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
d'analyse :2

Nombre de préparations : | Analyste : EIB
Nombre de supparts
danalyse : 2
Réf dossierchent : 22/ ING/ 14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA - T112205-9710

Analyste : MOE

(1) Auvcune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon gbjet de Fessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure & la
limite de détection

(2)D’autres fibres minérakes susceptibles d’étre inhakes (dont la largeur est inférieure 3 3 ym) ont €1€ détectées. Ces fibres ont pu Etre différenciées
de fibres d’amiante via les critéres d’identification reportés dans ks données analytigues (M : Morphologie / D: Diffraction électronigue / A: Analyse
EDX)

(3)Pour ks couches réceptionnées en vrac et identifi€es comme telles, la imite de détection est garantie uniguement sur la prise d’essaiet non par
couche.

(4)Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telkes, la kmite de détection est garantie sur la prise d’essai. La kmite de détection est
garantie surchague couche sila prise d’essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont £ié identifiées par ke laboratoire alors quelles navaient pas été distinguéess par ke chient
Siles couches €taient susceptibles de contenir de Pamiante parnature elles ont fait Fobjet d’une analyse.

Dans ke cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifigue(s), seules ks couches non distinguables & Peil nu par ke client, ont €1€ analysées.

Validé par: Maxime BECK Chef d'équipe

o
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technigue analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyss}

Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'
Réf échantillon client : P272 - Peinture decorative (pailletees,
gouttelettes, } - Rez de chaussee -
Local stockage
¥ Peinture en vrac non
séparable + Matériau gris en
vrac hétérogéne non

séparable d'analyse : 2

META (A} le 07/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1224

Deseription ITGA Peinture en vrac / Matériau gris en

vrac hétérogéne

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : JMZ
&

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANGY
Réf échantillon client : P273 - Peinture decorative (pailletees,
gouttelettes, } - Rez de chaussee -
Local stockage
META (A} le 07/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

*1 Peinture en vrac non
séparable + Matériau gris en
vrac non séparable

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1225

Description ITGA Peinture en vrac / Matériau gris en

vrac

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : BKA
&

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANGY
Réf échantillon client : P274 - Peinture decorative (pailletees,
gouttelettes, } - Rez de chaussee -
Local stockage
META (A} le D7/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

*1 Peinture en vrac non
séparable + Matériau gris en
vrac non séparable

Ref échantillon ITGA : 1T032405-1226

Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en

vrac

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : BKA
€]

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANCY'

Réf échantillon client : P375 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond

MOLP + META (B} le
07/05/2024

Nombre de supports

*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le
poussiéres 07/05/2024

Nombre de supports

d'analyse - 4

Nombre de préparations : 3

Nombre de préparations : 3

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1227

Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune avec poussiéres

Amiante non détecté (2} / -

Amiante non détecté (2} / -

Analyste : YNG

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY'

Réf échantillon client : P376 - Peinture et ciment - Rez de
chaussee - Local stockage

*1 Peinture en vrac non
séparable + Matériau gris en
vrac hétérogéne non
séparable

META (A} le D7/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1228

Description ITGA Peinture en vrac / Matériau gris en

vrac hétérogene

Amiante non détecté (2} / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du

|aboratoire.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyss}

Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'

P277 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - Salle de classe 12

Réf échantillon client :

¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le

07/05/2024
Nombre de supports

*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le
poussiéres 07/05/2024
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports

d'analyse : 4

Nombre dle préparations : 3

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1229

Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune avec poussiéres

Amiante non détecté (2} / -

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : BKA

Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANCY'

P278 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - Salle de classe 11

Réf échantillon client

*1 Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le
07/05/2024
Nombre de préparations :

Nombre de supports

©w

*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le
poussiéres 07/05/2024
Nombre de préparations :
Nombre de supports

w

d'analyse - 4

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1230

Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune avec poussiéres

Amiante non détecté (2} / -

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : BKA

Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY

P273 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de fawx plafond
- 1er etage - Salle de classe 10

Réf échantillon client :

META (B} le D7/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (A} le 07/05/2024
poussiéres Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

dlanalyse . 2

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1231

Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune avec poussiéres

Amiante non détecté (2} / -

Analyste : BKA

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY

P28D - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - Salle de classe 9

Réf échantillon client :

¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le
07/05/2024

Nombre de préparations :

w

Nombre de supports

MOLP le 07/05/2024
Nombre de préparations :

*2 Matériau fibreux jaune

~

Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1232

Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune

Amiante non détecté (2} / -

Amiante non détecté (1} / -
Analyste : MRT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyss}

Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'
Réf échantillon client : P221 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - Salle de classe 8
¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le
07/05/2024

Nombre de supports

*2 Matériau fibreux jaune avec META (A} le 07/05/2024
poussiéres Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Nombre dle préparations : 4

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1233

Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune avec poussiéres

Amiante non détecté (2} / -

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : BKA

Réf dossier client : 22/ING/14275/MON - Ancien college
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY
Réf échantillon client : P282 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - San
"1 Peinture en vrac non
séparable + Matériau gris en
vrac non séparable

META (A} le D7/05/2024
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1234

Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en

vrac

Amiante non détecté (2} / -
Analyste : JMZ
(2

Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANGY

Réf échantillon client : P283 - Isolant pose dans le plenum
au-dessus du panneau de fawx plafond
- 1er etage - Salle de classe 7

*1 Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le

Réf échantillon ITGA : 1T032405-1235

Description ITGA : Couche hitumineuse noire / Matériau

fibreux jaune

Amiante non détecté (2} / -

Nombre de supports
d'analyse - 4

07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 4
Nombre de supports
................................................ DEBNENE s D R B R
*2 Matériau fibreux jaune MOLP le D7/D5/2024 Amiante non détecté (1} / -
Nombre de préparations : 2 Analyste : MRT
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : 29/ ING/14275/MON - Ancien college Réf échantillon ITGA : 1T032405-1236
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'
R&f échantillon client P384 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA : Couche hitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de faux plafond fibreux beige avec poussiéres
______________________ St e
* Couche bitumineuse noire MMOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................ SlIBNBIVER. 4 cooancemnans |t B O e S T D B R R
*2 Matériau fibreux beige avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussidres 07/05/2024 Analyste : YNG
Nombre de préparations : 3

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du

|aboratoire.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyss}
R&f dossier client : 22/ING/14275/MON - Angien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1237
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'
Réf échantillon client : P285 - Isolant pose dans Ie plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de faux plafond fibreux jaune avec poumiéres
...................... Ll el
¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : JMZ
Nombre dle préparations : 3
Nombre de supports
................................................ HENAEREA oo smas s e e R S A R R S S
*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussiéres 07/05/2024 Analyste : BKA
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T0232405-1238
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY'
R&f échantillon client P387 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de faux plafond fibreux jaune avec poumiéres
...................... e et g e Sl el e P O S S L S D R e,
" Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................ OERAVESTA, s s e e B S AV AT
*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussidres 07/05/2024 Analyste : YNG
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse - 4
Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1239
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY
R&f échantillon client P388 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de faux plafond fibreux jaune
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 A el e e L
¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................ L TUL ISR | [P
*2 Matériau fibreux jaune MOLP le D7/05/2024 Amiante non détecté (1} / -
Nombre de préparations : 2 Analyste : MRT
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratpire.
Sauf demande particulidre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyss}

R&f dossier client : 22/ING/14275/MON - Angien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1240
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY'
Réf échantillon client P289 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

au-dessus du panneau de faux plafond
- 1er etage - Salledeclasse 3

fibreux jaune avec poussiéres

¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -

07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre dle préparations : 3

Nombre de supports

*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussiéres 07/05/2024 Analyste : YNG

Nombre de préparations : 3
Nombre de supports

d'analyse : 4
Réf dossier client 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1241
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY
R&f échantillon client P390 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

au-dessus du panneau de faux plafond

fibreux jaune avec poussiéres
- 1er etage - Sallede classe 4

*1 Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/D5/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................ OERAVESTA, s s e e B S AV AT
*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussiéres D7/D5/2024 Analyste : BKA
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse - 4
Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1242
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY
R&f échantillon client P391 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de fawx plafond fibreux jaune en faible quanlité
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, seTetenes el e elname L e U
¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/D5/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 4
Nombre de supports
................................................ CIINIVEOEIE | e Do o S S S S S S
*2 Matériau fibreux jaune en MOLP le D7/D5/2024 Amiante non détecté (1} / -
faible quantité Nombre de préparations : 2 Analyste : MRT
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du
|aboratoire.
Sauf demande particulidre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyss}

R&f dossier client : 22/ING/14275/MON - Angien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1243

Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500

VANDOEUVRE LES NANGY'
Réf échantillon client : P292 - Isolant pose dans Ie plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

au-dessus du panneau de faux plafond fibreux jau ne
...................... R e e e e e e

¥ Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : KDB

w

Nombre de préparations :
Nombre de supports

*2 Matériau fibreux jaune MOLP le D7/05/2024 Amiante non détecté (1} / -

Nombre de préparations : 2 Analyste : MRT
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1244
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY
Réf échantillon client : P394 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau
au-dessus du panneau de faux plafond fibreux jaune avec pou&iéres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o o i s R O
" Couche bitumineuse noire MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024 Analyste : KDB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, danalyse 4 Ll
*2 Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (A} le Amiante non détecté (2} / -
poussitres 07/05/2024 Analyste : BKA
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : 22/ ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1245
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANCY'
Réf échantillon client : P395 - Isolant pose dans le plenum Description ITGA Couche bitumineuse noire / Matériau

au-dessus du panneau de faux plafond

fibreux jaune

MOLP + META (B} le Amiante non détecté (2} / -
07/05/2024
Nombre de préparations :
Nombre de supports

©w

*¥2 Matériau fibreux jaune MOLP le 07/05/2024 Amiante non détecté (1} / -

Nombre de préparations : 2 Analyste : MRT
Nombre de supports
dlanalyse . 2
R&f cossier client 22/ING/14275/MON - Ancien college Ref echantillon ITGA : 1T032405-1245
Monplaisir 14 Rue Jacques Callot 54500
VANDOEUVRE LES NANGY
Réf échantillon client : P296 - Plot de colle - Exterieur - Facade Description ITGA Polystyréne expansé (billes)
jaune / Ragréage gris hétérogéne
*1 Ragréage gris hétérogéne META (A} le D7/05/2024 Amiante non détecté (2} / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : BKA
Nombre de supports
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratpire.
Sauf demande particulidre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Repérage Amiante - Démolition
n° 22/ING/14275/MON

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T0324-4360 EN DATE DU 07/05/2024
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Bements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyss}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection. Pour &re optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (pmj}.

(2} Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(3} Pour |les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, |a limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4} Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. S les couches étaient
susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s} spécifique(s}, seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le client, ont été analysées.

Validé par :  Pierre-Louis LEFEVRE Respensable de laberataire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratpire.
Sauf demande particulidre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I’'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu‘aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I’'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a lI'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I’'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a._Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b._Apport en déchéterie
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Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de |'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e._Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
décheéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.4 - Annexe - Autres documents
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WCERT
ol cofrac
L
UALIT COMPETENCES Numéro d’accréditation
EERTIFECATIO NS 4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
«Version 07»
Décerné a : MONFORT Nicolas Sous le numéro : C019-SE12-2016
Domaine (S} concerné (S) VALIDITE
Du 07/01/2022
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION} Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION} X
; Du 07/01/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE Du 07/01/2022
D’'HABITATION Au 06/01/2024
‘ Du 07/01/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS Du 07/01/2022
LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION} Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS Du 07/01/2022
LES IMMEUBLES BATIS (MENTION} Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) X
Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de I'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et
suivants ainsi que leurs arrétés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par I’évaluation
certification. Ce certificat est valable a condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.
* Arrdté du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technigue et des organismes de formation et d'accréditation des organismes
de certification.
Délivré a Thionville, le 07/01/2022
Par WI.CERT
Responsable de certification
WLCERT
W OB RT & i
e S3abasaon 15 APE 11208
Wi Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél: 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010
Aucun autre document n’a éte fourni ou n’est disponible
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‘MSIG

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

SAS INGEDIAG
11 Rue Bois le Duc
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

a souscrit auprés de notre Compagnie, un contrat d’'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro
F210.19.15083.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des
activités garanties au titre du présent contrat et ce dans la limite des montants de garantie ci-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels

CONSECULITS OU NON) PAF SINMISTI .uuuiiiiiiiii ittt e e e e e s e e e e e st et a e e e e e e e e ssstatreeeaaeessastnraeseaaeassanns 5000 000 €
Dont:

Dommages matériels et immatériels consSecutifs par SiNISTre.........ocoviviieiciiiii e 2000000 €
Dommages immatériels non consécutifs par année d’assSurance...............ccocceeveeeiiiee e eiee e 250 000 €
Conséquences de la faute inexcusable de 'employeur par année d’assurance..............c.ccccocvenrienenecnen, 500 000 €
Dommages résultant d’atteintes a I'environnement accidentelles par année d’assurance ...............c........... 500 000 €

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels
CONSECULifS 0U NON) Par ANNEE A’ASSUIANCE ...........cc.coveiiiiiiiiiiticeeeee ettt sbe s be e e te e et e sbesbesbeeneens 1000 000 €
Dommages immatériels non consécutifs par année d’assSUrance...............ccooceevreiirneeineoesesee s 500 000 €

La présente attestation valable du 1° janvier 2024 (a zéro heure) au 31 décembre 2024 (a minuit), est
délivrée, sous réserve du paiement de la prime d’assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut
engager la Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se référe.

Paris, le 15 décembre 2023

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Succursale en France Siege social: An den Dominikanern 11-27
65 Rue de la Victoire 50668 Cologne

75009 Paris Allemagne

Tel: +33(0)1 40 67 42 42

Fax: +33(0)1 40 67 12 34
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NOS QUALITES ;. ‘_ VOS COMPETENCES g%RPTEI?S(g:‘-"?E'é
QU A L I T'COMPETEN CES Numeéro d’accréditation

CERTIFICATIONS 4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
WI.CERT
CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 07»
Décerné a : MONFORT Nicolas Sous le numéro : C019-SE12-2016

Domaine (S) concerné (S) VALIDITE

Du 07/01/2022

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 06/01/2024

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Du 07/01/2022
Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE L’'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE Du 07/01/2022
D’HABITATION Au 06/01/2024

Du 07/01/2022

DIAGNOSTI NSTAT DES RI ES D’EXPOSITION AU PLOMB
GNOSTIC CONS S RISQUES OSITION AU PLO Au 06/01/2024

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE DANS Du 07/01/2022
LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE DANS Du 07/01/2022
LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de I’habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et
suivants ainsi que leurs arrétés d’application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par I’évaluation
certification. Ce certificat est valable a condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes
de certification.

Délivré a Thionville, le 07/01/2022
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT
e ———
W 16 RUEDE VILLARS _— = >
CERT 57400 THIONVITLE 5

-~ Tek0312528245
£~ Sital N 82885809600010 - APE 71208

Wi.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE

Tél: 03 7252 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010
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