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Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de I'amiante.

Visité le 28 septembre 2022 par ERIC VILLORA

Ce rapport original ne peut étre reproduit sans notre autorisation et ne peut étre utilisé de facon partielle.
Il est rappelé I'obligation faite au propriétaire de I'immeuble concerné par la mission de repérage, de conservation et de
transmission de ce rapport conformément aux exigences de l'article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019.
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AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis; Norme NF X 46-020 d’ao(t 2017

/'S Informations générales
Désignation du batiment

Type de bien Batiment industriel
Nom C.H.U SITE DE LA GRAVE
Adresse

Lieu dit AMITRAV-D9843516

Année de construction AVANT 1997

Propriété de

BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTE SANTE) PLACE B.LANGE 31000 TOULOUSE

CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE — HOTEL DIEU SAINT-JACQUES
2 Rue De La Viguerie TSA 80035 31059 TOULOUSE CEDEX 9

A.2| Désignation du donneur d'ordre

Nom CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE — HOTEL DIEU SAINT-JACQUES

Adresse

Qualité

2 Rue De La Viguerie TSA 80035 31059 TOULOUSE CEDEX 9

A.3| Exécution de la mission

Rapport n°
Repérage réalisé le

Par

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par

Numéro de certification de validation
Date d'obtention

Date d'émission du rapport
Accompagnateur

Laboratoire d'analyses

Numéro d'accréditation du laboratoire

Adresse du laboratoire

Organisme d'assurance professionnelle

Numéro de contrat d'assurance et date de validité

AMITRAV-D9843516-2201
28 septembre 2022
ERIC VILLORA

ICERT
Parc Edonia - Bat. G Rue de la Terre Victoria -
35760 SAINT GREGOIRE

CPDI 3062

21 février 2023

11 octobre 2023

MME MICHAUDEL

DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SUD OUEST
1-6766

34 chemin de I'Echut
Batiment 5 - ZI En Jacca
31770 COLOMIERS

XL Insurance Company SE - 61 rue Mstislav
Rostropovitch - 75017 PARIS

FRO0019980LI du 01/01/2022 au 31/12/2022

A.4| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

PREPS-FO-004
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AMIANTE

n Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de I'entreprise

Date d'établissement du rapport:

Fait a TOULOUSE le 11/10/2023
Nom du diagnostiqueur : ERIC VILLORA

%8 Programme de travaux

Programme de travaux du donneur d'ordre

Le programme des travaux (en annexe) a l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence PREPS-FO-

004

C.2| Programme et périmeétre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés

Site : LA GRAVE - Batiment : SAINTE GERMAINE (HALTE SANTE) - Etage/aile : R+1 - N° piece ou lieu TOUT L'ETAGE

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages a inspecter

Néant

n Programme de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de I'annexe 1 de Il'arrété du 16 juillet
2019, figurant intégralement dans les tableaux Al de la norme NF X 46-020 - ao(it 2017 reportés ci-apres :

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture, terrasse et étanchéité

Plaques ondulées et planes

Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type « sous tuile »,
plaques en matériau bitumeux.

Ardoises

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Bardeaux bitumé (type « Shingle »)

Eléments de sous-toiture

Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels, isolants sous
toiture, flocage.

Complexe d’'étanchéité pour toiture (y
compris toiture-terrasse) pouvant étre
constitué d'une ou plusieurs couches

Bandes bitumeuses notamment renfort de cuvelage, produits
d'accrochage et colles, isolants, complexe asphalté.

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Tout élément
complémentaire a la toiture y compris les chéneaux, conduits de
ventilation, conduits eaux pluviales.

2. Parois verticales extérieures

Panneaux-sandwichs

Plaques, joints d’assemblage, joints d'étanchéité, tresses, mastics.

Bardages

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises composites ou fibres-
ciment.

peau

Bardages métalliques a simple ou double

Revétement intérieur, peinture.

Isolants sous bardage

Flocage, carton.

Mur et cloisons « en dur »

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés. Colle
de carrelage, étanchéité extérieures des fondations, appui de fenétre.

3. Parois verticales intérieures
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AMIANTE

Murs et cloisons « en dur »

Flocages, joints (de dilatation, d’assemblage).

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Flocages, joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison avec la
poutraison)

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Entourage de potaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton +
platre), coffrage perdu.

Cloisons légeres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons, isolant intérieur, jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse,
carton, fibres-ciment

Gaines et coffres verticaux (vérification des
intérieurs et des extérieurs)

Flocage, panneaux, jonction entre panneaux.

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Portes coupe-feu, portes pare-flamme

Vantaux et joints ( sur battants et dormants y compris occulus,... ).

Revétement de murs, de poteaux, de
cloisons légeres ou préfabriquées, de
gaines, de coffres et des portes coupe-feu
et pare flamme

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques revétues
d’amiante-ciment, fibres-ciment), colle des carrelages, peintures
(intumescentes, bitumeuses, décoratives).

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Panneaux collés, vissés

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), cales de
ferraillage.

Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures)

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison), plaques de ripage,
entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton
+ platre), coffrage perdu, peintures (intumescentes, bitumeuses,
décoratives).

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies, jonctions avec la facade, calfeutrements, joints
de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Panneaux, jonction entre panneaux

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP).

Faux plafonds

Panneaux et plaques, jonction entre faux plafond et structure, joints
entre panneaux ou plaques

Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de
faux plafond)

Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus
du panneau de faux plafond)

Cantonnements (ceux constitués dans le plenum en jonction entre les
cloisons ou mur et le plancher haut supérieur).

Suspentes et contrevents

Flocage, protections en platre, peintures intumescentes.

5. Planchers et planchers techniques
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AMIANTE

Revétements de sol y compris revétements
de sols sportifs

Dalles plastiques, dalles moquettes avec entre-couche noire, Iés en
matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche, nez de marche,
colles.

Planchers

Etanchéité de cuvelages, coffrage perdu, chape maigre (base ciment),
ragréage, rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP).

6. Conduits, canalisations et accessoires

intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée,
autres fluides)
Conduits de vapeur, fumée, échappement

Calorifugeage, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduit, joints
entre éléments Mastics, tresses, manchons.

Cables électriques

Cables électriques (isolant souvent de couleur orange) d’alimentation de
secours.

Clapets/ volets coupe-feu

Clapet, volet, rebouchage, ossature., étanchéité coupe-feu en traversée
cloison ou plancher.

Vide-ordures

Conduit, joint d’étanchéité des trappes.

7. Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de
I'ascenseur et portes palieres de I'étage

Portes et cloisons paliéres.

Machinerie

Frein.

Trémie, machinerie

Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre), trappe.

8. Equipements divers et accessoires

Chaudieres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogenes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation,
plaques isolantes (internes et externes), tissus, revétements de cables
métalliques.

9. Installations industrielles

Equipements et éléments spécifiques a
vérifier en fonction du process industriel
(fours, étuves, tuyauteries, racks)

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation,
plagues isolantes, tissus.

10. Voies et Réseaux divers

Conduits

Fibres-ciment.

Revétement routier

Bitume couche et sous-couche.

Conclusion(s)

A Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante
Localisation Element Mater!aux ou Crl'ltgr_e de Photo ESt'm?t',on
produits décision quantite
. Résultat
2

Etage 1 > 108 Sol Colle noire 70 m d'analyse
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AMIANTE

Sol (sous Résultat
Etage 1 > 108 revé(tements pvO) Dalles de sol blanches | d'analyse
Etage 1 > 111 Sol Ragréage + colle noire g%snlgltj_;e
Etage 1 > 112 Sol Ragréage + colle noire stnlgltsste
Etage 1 > 113 Sol Ragréage + colle noire g%snlglts;ce
Etage 1 > 114 Sol Ragréage + colle noire g'e;asnlgltsste
Etage 1 > 135 Sol Ragréage + colle noire g%snlgltjste
Etage 1 > 136 Sol Ragréage + colle noire ggsnﬂltjsfe
Etage 1 > 137 Sol Ragréage + colle noire g%SnLgltjste
Etage 1 > 138 Sol Ragréage + colle noire g'e;asnualltsge
Etage 1 > 139 Sol Ragréage + colle noire ggsnlgltjge
Ragréage + colle noire | Résultat
Etage 1 > 140 Sol 80 M2 d'analyse
Etage 1 > 141 Sol Ragréage g'easnualltjge
Ragréage + colle noire | Résultat
Etage 1 > WC Sol 70 m2 d'analyse
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AMIANTE

Etage 1 > Etage 1 Raqré - | Résultat
agréage + colle noire | hesulta
> 117 Sol greag d'analyse
Etage 1 > Etage 1 . . Résultat
- 119 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 ) . Résultat
=120 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 . . Résultat
= 122 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 ) . Résultat
- 123 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 } . Résultat
= 124 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 ) . Résultat
- 131 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Ftage 1 . , Résultat
- 132 Sol Ragréage + colle noire d'analyse
Etage 1 > Etage 1 . . Résultat
- 133 Sol Ragréage + colle noire d'analyse

Liste des locaux non visités et justification
Aucun
Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits
du batiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon I'annexe | de I'arrété du 16 juillet 2019.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives,
I'ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les
locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

e de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble batis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date
de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont
connues
de fournir le programme détaillé des travaux
de fournir les plans a jour du ou des immeubles batis ou, a défaut, des croquis
de fournir les moyens d'acces nécessaires a mettre en oeuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau,
échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.

e de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives
demandées par l'opérateur de repérage
de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant
d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant étre réalisée et de les évacuer le cas
échéant

Procédures de prélevement :
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AMIANTE

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou
une émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf
risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est
stabilisé apres I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'acces a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélevement) est interdit pendant l'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer I'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant,
mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de I'amiante :
Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de I'amiante, issu de I'obligation
réglementaire de I'arrété du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. |l

est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du batiment. La quantification sera
indiquée en surface, en metre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 28/09/2022

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d’information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, I'accréditation COFRAC du
laboratoire ayant réalisé I'analyse de nos prélevements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent
rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande aupres de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélevements :

A - Motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélevements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme
NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant

B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d'influencer l'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

I B

F

Rapports précédents

Aucun

Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification
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AMIANTE

Nom Etage Visité Justification
Extérieur Oui
106 Etage 1 Oui
143 Etage 1 Oui
101/102/103 Etage 1 Oui
107 Etage 1 Oui
142 Etage 1 Oui
141 Etage 1 Oui
108 Etage 1 Oui
140 Etage 1 Oui
WC Etage 1 Oui
139 Etage 1 Oui
109 Etage 1 Oui
110 Etage 1 Oui
111 Etage 1 Oui
138 Etage 1 Oui
137 Etage 1 Oui
136 Etage 1 Oui
112 Etage 1 Oui
113 Etage 1 Oui
135 Etage 1 Oui
114 Etage 1 Oui
Extérieur Oui
Etage 1 > 125 Etage 1 Oui
Etage 1 > 124 Etage 1 Oui
Etage 1 > 123 Etage 1 Oui
Etage 1 > 18 Etage 1 Oui
Etage 1 > 21 Etage 1 Oui
Etage 1 > 129 Etage 1 Oui
Etage 1 > 130 Etage 1 Oui
Etage 1 > 133 Etage 1 Oui
Etage 1 > 122 Etage 1 Oui
Etage 1 > 120 Etage 1 Oui
Etage 1 > 119 Etage 1 Oui
Etage 1 > 117 Etage 1 Oui
Etage 1 > 132 Etage 1 Oui
Etage 1 > 131 Etage 1 Oui
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AMIANTE

Etage 1 > 115/116/134

Etage 1

Oui

Ensemble de I'étage

Etage 1

Oui

Description des revétements en place au jour de la visite

Localisation

Element

Matériaux ou produits

Etage 1 > 101/102/103

Tous les murs

Placoplatre

Etage 1 > 101/102/103

Sol

Colle de faience

Etage 1 > 101/102/103

Plafond

Enduits lissés-talochés

Etage 1 > 101/102/103

Fenétres anciennes

Mastic

Etage 1 > 106

Tous les murs

Toile de verre + enduit

Etage 1 > 106

Sol

Colle de carrelage

Etage 1 > 106

Plinthes

Colle

Etage 1 > 106

Tous les murs

Enduits lissés-talochés

Etage 1 > 107 Sol Ragréage

Etage 1 > 107 Sol PVC

Etage 1 > 108 Sol Colle noire 70 m?
Etage 1 > 109 Sol Ragréage + colle noire

Etage 1 > 109

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 110

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 110

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 111

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 111

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 112

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 112

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 113

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 113

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 114

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 114

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 135

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 135

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 136

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 136

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 137

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 137

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 138

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 138

Murs faiencés

Colle de faience

Etage 1 > 139

Sol

Ragréage + colle noire

Etage 1 > 139

Plafond

Placoplatre

Etage 1 > 139

Murs faiencés

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.
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AMIANTE

Etage 1 > 140 Tous les murs Colle de faience

Etage 1 > 140 Sol Ragréage + colle noire 80 M?
Etage 1 > 141 Sol Ragréage

Etage 1 > 141 Murs faiencés Colle de faience

Etage 1 > 142 Sol Ragréage

Etage 1 > 142 Murs faiencés et paillasse Colle de faience

Etage 1 > 142 Plinthes Colle

Etage 1 > 142 Fenétre Mastic

Etage 1 > 143 Tous les murs Placoplatre

Etage 1 > 143 Sol Ragréage

Etage 1 > 143 Sol PVC

Etage 1 > 143 Plafond en placoplatre /Plénum Bande calicot

Etage 1 > WC Sol Ragréage + colle noire 70 m?
Etage 1 > Etage 1 > 115/116/134 Sol Ragréage

Etage 1 > Etage 1 > 117 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 119 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 120 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 122 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 123 Tous les murs Colle de faience

Etage 1 > Etage 1 > 123 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 124 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 124 Sol Ragréage

Etage 1 > Etage 1 > 125 Tous les murs Bande calicot + placoplatre
Etage 1 > Etage 1 > 125 Sol Ragréage

Etage 1 > Etage 1 > 129 Sol PVC + Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 129 Sol Ragréage + colle

Etage 1 > Etage 1 > 130 Sol Carrelage

Etage 1 > Etage 1 > 130 Murs faiencés Colle de faience

Etage 1 > Etage 1 > 131 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 132 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Ftage 1 > 133 Sol Ragréage + colle noire
Etage 1 > Etage 1 > 133 Murs faiencés Colle de faience

Etage 1 > Etage 1 > 133 Sol Carrelage

Etage 1 > Etage 1 > 18 Murs faiencés Colle de faience

Etage 1 > Etage 1 > 21 Sol Carrelage

Etage 1 > Etage 1 > 21 Murs faiencés Colle de faience

La liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante, sur décision de I'opérateur

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.
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Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de I’'amiante, apres analyse

AMIANTE

Localisation Element Matériaux ou produits Réf. Prél. Estima_ntilon
quantiteé
Etage 1 > 108 Sol Colle noire 70 m? P023
Etage 1 > 108 lS)\(I)CI)(sous revétements Dalles de sol blanches P024 5 m?
Etage 1 > 111 Sol Ragréage + colle noire (ZPS0)
P025
Etage 1 > 112 Sol Ragréage + colle noire (ZP50)
P025
Etage 1 > 113 Sol Ragréage + colle noire (ZPS0)
P025
Etage 1 > 114 Sol Ragréage + colle noire (ZPS0)
P025
Etage 1 > 135 Sol Ragréage + colle noire (ZPS0)
P025
Etage 1 > 136 Sol Ragréage + colle noire (ZPS0)
P025
Etage 1 > 137 Sol Ragréage + colle noire (ZP50)
P025
Etage 1 > 138 Sol Ragréage + colle noire (ZPSO)
P025
Etage 1 > 139 Sol Ragréage + colle noire P028
Etage 1 > 140 Sol II\R/Iz-zxgreage + colle noire 80 PO25
Etage 1 > 141 Sol Ragréage P021
Etage 1 > WC Sol ;azgreage + colle noire 70 P0O27
Etage 1 > Etage 1 > . . (ZPSO0)
117 Sol Ragréage + colle noire P046
Etage 1 > Etage 1 > . . (ZPSO)
119 Sol Ragréage + colle noire P046
Etage 1 > Etage 1 > ) . (ZPSO)
120 Sol Ragréage + colle noire P046
Etage 1 > Etage 1 > , . (ZPSO)
122 Sol Ragréage + colle noire PO46
Etage 1 > Etage 1 > . . (ZPS0)
123 Sol Ragréage + colle noire P046
Etzige 1> FEtage 1 > Sol Ragréage + colle noire P046
Etage 1 > Etage 1 > ) . (ZPSO)
131 Sol Ragréage + colle noire P046
Etage 1 > Etage 1 > ) . (ZPSO0)
132 Sol Ragréage + colle noire PO46
Etage 1 > Etage 1 > , . (ZPSO)
133 Sol Ragréage + colle noire P046
ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.
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AMIANTE

La liste des matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, mais n’en contenant pas

Localisation Element Matériaux ou produits | Critere de décision | Réf. Prél.
Etage 1 > 101/102/103 Tous les murs Placoplatre Résultat d'analyse P012
Etage 1 > 101/102/103 Sol Colle de faience Résultat d'analyse Egﬂ
Etage 1 > 101/102/103 Plafond Enduits lissés-talochés Résultat d'analyse P013
Etage 1 > 101/102/103 Fenétres anciennes Mastic Résultat d'analyse P014
Etage 1 > 106 Tous les murs Toile de verre + enduit Résultat d'analyse P004
Etage 1 > 106 Sol Colle de carrelage Résultat d'analyse POO1
Etage 1 > 106 Plafond Panneaux et plaques Résultat d'analyse P006
Etage 1 > 106 Plinthes Colle Résultat d'analyse Eggg
Etage 1 > 106 Tous les murs Enduits lissés-talochés Résultat d'analyse P005
Etage 1 > 107 Sol Ragréage Résultat d'analyse P016
Etage 1 > 109 Sol Ragréage + colle noire Résultat d'analyse P030
Etage 1 > 109 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P031
Etage 1 > 110 Sol Ragréage + colle noire Résultat d'analyse P033
Etage 1 > 110 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P034
Etage 1 > 111 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P035
Etage 1 > 112 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P039
Etage 1 > 113 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P040
Etage 1 > 114 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P042
Etage 1 > 135 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P041
Etage 1 > 136 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P038
Etage 1 > 137 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P037
Etage 1 > 138 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P036
Etage 1 > 139 Plafond Placoplatre Résultat d'analyse P032
Etage 1 > 139 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P029
Etage 1 > 140 Tous les murs Colle de faience Résultat d'analyse P026
Etage 1 > 141 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P022
Etage 1 > 142 Sol Ragréage Résultat d'analyse P018
Etage 1 > 142 Murs faiencés et paillasse | Colle de faience Résultat d'analyse PO17
Etage 1 > 142 Plinthes Colle Résultat d'analyse P019
Etage 1 > 142 Fenétre Mastic Résultat d'analyse P020
Etage 1 > 143 Tous les murs Placoplatre Résultat d'analyse Eggg
Etage 1 > 143 Sol Ragréage Résultat d'analyse P007
Etage 1 > 143 %?gf,ﬂ?nen placoplétre Bande calicot Résultat d'analyse PO15
Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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AMIANTE

Etage 1 > Etage 1 > ) Résultat d'analyse (ZPS0)
115/116/134 Sol Ragréage (ZPSO) P043
Etage 1 > Etage 1 > 123 Tous les murs Colle de faience Résultat d'analyse P048
Etage 1 > Etage 1 > 124 Sol Ragréage Résultat d'analyse P047
= = Bande calicot + , , P044,
Etage 1 > Etage 1 > 125 Tous les murs placoplatre Résultat d'analyse P45
Etage 1 > Etage 1 > 125 Sol Ragréage Résultat d'analyse P043
Etage 1 > Etage 1 > 129 Sol ﬁ\o/i(ie-i- Ragréage + colle | pegitat d'analyse PO51
Etage 1 > Etage 1 > 129 Sol Ragréage + colle Résultat d'analyse P052
Etage 1 > Etage 1 > 130 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P053
Etage 1 > Etage 1 > 133 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P054
Etage 1 > Etage 1 > 18 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P049
Etage 1 > Etage 1 > 21 Murs faiencés Colle de faience Résultat d'analyse P0O50

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
Localisation Element Matériaux ou produits
Etage 1 > 107 Sol PVC
Etage 1 > 143 Plafond Panneaux et plaques métalliques
Etage 1 > 143 Sol PVC

g Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage
Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?
Les plans du batiment ont-ils été fournis ?
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ? ]
D'autres documents ont-ils été remis ? ]

Commentaire
Néant

Eléments d'information

Les maladies liées a I’'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour ’'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,

plagues pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a

la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.
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AMIANTE

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type

de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de
votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données
«déchets» gérée par I'’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Fiches d’identification et de cotation

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

POO1

Etage 1 - 106

Sol

Colle de carrelage
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P002

Etage 1 - 106
Plinthes

Colle

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O03

Etage 1 - 106
Plinthes

Colle

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O04

Etage 1 - 106

Tous les murs

Toile de verre + enduit
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O05

Etage 1 - 106

Tous les murs

Enduits lissés-talochés
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P006

Etage 1 - 106
Plafond

Panneaux et plaques
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0OO7

Etage 1 - 143
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P008

Etage 1 - 143
Tous les murs
Placoplatre

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P009

Etage 1 - 143
Tous les murs
Placopléatre

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

\ \\\\

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO10

Etage 1 - 101/102/103
Sol

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO11

Etage 1 - 101/102/103
Sol

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P012

Etage 1 - 101/102/103
Tous les murs
Placoplatre

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P013

Etage 1 - 101/102/103
Plafond

Enduits lissés-talochés
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO14

Etage 1 - 101/102/103
Fenétres anciennes
Mastic

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P015

Etage 1 - 143

Plafond en placoplatre /Plénum
Bande calicot

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO16

Etage 1 - 107
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P017

Etage 1 - 142

Murs faiencés et paillasse
Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O18

Etage 1 - 142
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P0O19

Etage 1 - 142
Plinthes

Colle

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P020

Etage 1 - 142
Fenétre

Mastic

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P021

Etage 1 - 141
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Présence d’amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P022

Etage 1 - 141
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P023

Etage 1 - 108

Sol

Colle noire 70 m2
11 octobre 2023

Présence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P024

Etage 1 - 108

Sol (sous revétements pvc)
Dalles de sol blanches

11 octobre 2023

Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P025

Etage 1 - 140

Sol

Ragréage + colle noire 80 M2
11 octobre 2023

Présence d’amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P026

Etage 1 - 140
Tous les murs
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P027

Etage 1 - WC

Sol

Ragréage + colle noire 70 m?
11 octobre 2023

Présence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P028

Etage 1 - 139

Sol

Ragréage + colle noire
11 octobre 2023

Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P029

Etage 1 - 139
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P030

Etage 1 - 109

Sol

Ragréage + colle noire
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO31

Etage 1 - 109
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P032

Etage 1 - 139
Plafond
Placoplatre

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P033
Etage 1 - 110

Sol

Ragréage + colle noire

11 octobre 2023

Absence d'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P034

Etage 1 - 110
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P035

Etage 1 - 111
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P036

Etage 1 - 138
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P037

Etage 1 - 137
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P038

Etage 1 - 136
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P039

Etage 1 - 112
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P040

Etage 1 - 113
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P041

Etage 1 - 135
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P042

Etage 1 - 114
Murs faiencés
Colle de faience
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P043

Etage 1 - Etage 1 > 125
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P044

Etage 1 - Etage 1 > 125
Tous les murs

Bande calicot + placoplatre
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P045

Etage 1 - Etage 1 > 125
Tous les murs

Bande calicot + placoplatre
11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P046

Etage 1 - Etage 1 > 124
Sol

Ragréage + colle noire
11 octobre 2023

Présence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P047

Etage 1 - Etage 1 > 124
Sol

Ragréage

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P048

Etage 1 - Etage 1 > 123
Tous les murs

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P049

Etage 1 - Etage 1 > 18
Murs faiencés

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’'amiante

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO50

Etage 1 - Etage 1 > 21
Murs faiencés

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Préléevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO51

Etage 1 - Etage 1 > 129

Sol

PVC + Ragréage + colle noire
11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P052

Etage 1 - Etage 1 > 129
Sol

Ragréage + colle

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélévement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P053

Etage 1 - Etage 1 > 130
Murs faiencés

Colle de faience

11 octobre 2023

Absence d’amiante

Prélevement  P054 Angha s o

Piece Etage 1 - Etage 1 > 133

Localisation Murs faiencés

Matériaux Colle de faience

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d'amiante

Commentaire

ZPSO P025

Piece Etage 1 - 111

Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Présence d’amiante

ZPSO P025

Piece Etage 1 - 138

Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Présence d’amiante
Référence: AMITRAV-D9843516-2201
g(?gt%ﬁ:i‘a?:dll;sr:zi:tluasr;?/;ilsl,. PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 30 / 105

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

ZPSO P025

Piece Etage 1 - 137
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P025

Piece Etage 1 - 136
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P025

Piece Etage 1 - 112
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d'amiante
ZPSO P025

Piece Etage 1 - 113
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P025

Piece Etage 1 - 135
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P025

Piece Etage 1 - 114
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piece Etage 1 - Etage 1 > 123
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 133
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piece Etage 1 - Etage 1 > 122
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piece Etage 1 - Etage 1 > 120
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

ZPSO P046

Piece Etage 1 - Etage 1 > 119
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piece Etage 1 - Etage 1 > 117
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 132
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P046

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 131
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Présence d’amiante
ZPSO P043

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 115/116/134
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023
Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Piece Etage 1 - 143

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux et plaques métalliques
Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piece Etage 1 - 143

Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piece Etage 1 - 107

Localisation Sol

Matériaux PVC

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piece Etage 1 - 143

Localisation Volets et clapets coupe-feu
Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 18
Localisation Sol

Matériaux Carrelage

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 21
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 130
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piece Etage 1 - Etage 1 > 115/116/134
Localisation Volets et clapets coupe-feu
Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Piéce Etage 1 - Ftage 1 > 115/116/134
Localisation Coffrage

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 125
Localisation Volets et clapets coupe-feu
Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piéce Etage 1 - Etage 1 > 133
Localisation Sol

Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Piece Etage 1 - Etage 1 > 125
Localisation Portes coupe-feu et oculus
Matériaux

Date 11 octobre 2023

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

IS4 Croquis

Planche de repérage usuel
Etage 1

1/2

Référence | AMITRAV-D9843516-2201 Version 1
Origine Dekra diagnostic / ERIC VILLORA
Adresse |BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTE SANTE) PLACE B.LANGE 31000 TOULOUSE

Légende
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Liste des élements - Planche de repérage usuel - Etage 1

Préléevements

P001 106 Sol
Colle de carrelage
P004 106 Tous les murs
Toile de verre
P007 143 Sol
Ragréage
P010101/102/103 Sol
Colle de faience
P013101/102/103 Plafond
Enduits lissés-talochés

P016 107 Sol
Ragréage

P019 142 Plinthes
Colle

P022 141 Murs faiencés
Colle de faience

140 Sol
Ragréage + colle noire

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

P002 106 Plinthes
Colle
P005 106 Tous les murs
Enduits lissés-talochés
P008 143 Tous les murs
Placoplatre
P011101/102/103 Sol
Colle de faience
P014101/102/103 Fenétres
anciennes
Mastic
P017 142 Murs faiencés et
paillasse
Colle de faience
P020 142 Fenétre
Mastic
108 Sol
Colle noire

P026 140 Tous les murs
Colle de faience

Siege Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

P003 106 Plinthes
Colle
P006 106 Plafond
Panneaux et plaques
P009 143 Tous les murs
Placoplatre
P012101/102/103 Tous les murs
Placoplatre
P015 143 Plafond en placoplatre
/Plénum
Bande calicot
P018 142 Sol
Ragréage

141 Sol

Ragréage

108 Sol (sous revétements
pvc)

Dalles de sol

WC Sol
Ragréage + colle noire
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139 Sol

Ragréage + colle noire

P031 109 Murs faiencés
Colle de faience
P034 110 Murs faiencés
Colle de faience
P037 137 Murs faiencés
Colle de faience
P040 113 Murs faiencés
Colle de faience

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

P029 139 Murs faiencés
Colle de faience

P032 139 Plafond
Placoplatre

P035 111 Murs faiencés
Colle de faience

P038 136 Murs faiencés
Colle de faience

P041 135 Murs faiencés
Colle de faience

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

AMIANTE

P030109 Sol
Ragréage + colle noire
P033 110 Sol
Ragréage + colle noire
P036 138 Murs faiencés
Colle de faience
P039 112 Murs faiencés
Colle de faience
P042 114 Murs faiencés
Colle de faience
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AMIANTE

Planche de repérage usuel
Etage 1

2/2

Référence | AMITRAV-D9843516-2201

Version 1

Origine

Dekra diagnostic / ERIC VILLORA

Adresse

BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTE SANTE) PLACE B.LANGE 31000 TOULOUSE

Légende

. Ragréage + colle noire

s
)

5 §

P054 PO53 P051

P0O52

116

ey

Liste des élements - Planche de repérage usuel - Etage 1

Prélevements

P043 Etage 1 > 125 Sol
Ragréage
Etage 1 > 124 Sol
Ragréage + colle noire
P049 Etage 1 > 18 Murs faiencés
Colle de faience
P0O52 Etage 1 > 129 Sol
Ragréage + colle

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

PO44 Etage 1 > 125 Tous les murs
Bande calicot + placoplatre

P047 Etage 1 > 124 Sol
Ragréage

PO50 Etage 1 > 21 Murs faiencés
Colle de faience

PO53 Etage 1 > 130 Murs faiencés
Colle de faience

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

P045 Etage 1 > 125 Tous les murs
Bande calicot + placoplatre

PO48Etage 1 > 123 Tous les murs
Colle de faience

PO51Etage 1 > 129 Sol
PVC

PO54 Etage 1 > 133 Murs faiencés
Colle de faience
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PV d'analyses

FUSION 1.pdf 1/30

D DEKRA (@) x4 %

DEKRA Prélivements & Analyses

Sidge social : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivitd de DEKRA INDUSTRIAL o Ll it S
RN i e S 2000006 MIDI PYRENEES
e SN0 ke frmvmam IMMEUBLE AURELIEN
N® Intracommunautaire | FR 12834306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) NSRS s 31037 TOULOUSE CEDEX 1
D9B43516-2201 A l'attention de Guillaume SALAFIA

BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTES  Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
ANTEBLAGE B.EANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les presta pérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'acerdditation.
ECHANTILLON N” 1380191

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : POO1 Date de prélevement : 29/09/22
Description de I'échantilion : colle de carrelage
Localisation : étage 1, 106, sol

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation,

Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique i
ransmission :u‘ml}'liqu:: (META).

Lieu d'analyse * Colomiers - 34 chemin de I'Echut - Bét 5 - Z.1 En Jacca -
: 31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Deseription Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de Nbre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle pulvérulente grise MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 ),

.
Validé le 04/10/22

Par DPA/Julic DECAT e

Business Unit %$

Lisccriditation di Cofrac ateste de 1a compétence technique du sboraicire poar les ctivisés couvertes par Facrédization et du bon forctiommement d'un vysiéme de management de 4 qualiié adapié, Les résubtus ne se
FapporIent i snin objets sosmis s, La reprodiction du rapfeo miess stoise que sois sa fomse inidgrabe. Sevle la verskn di rppor dessai faisant il et celle se trousns sus le servenr de résaltats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 1 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siege Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1 40 / 105
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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FUSION 1.pdf 2/30

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380196

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : POO2 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : colle

Localisation : étage 1, 106, plinthes

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle pulvérulente arise MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380197

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO03 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : colle

Localisation : étage 1, 106, plinthes

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure arise MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 3 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracomminautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com
D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE
31000 Toulouse

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES ... -
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380202

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : POO4 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :

toile de verre + enduit

Localisation : étage 1, 106, tous les murs
Remargues :  Pas d'amiante détecté (toile de verre) MOLP/SZA
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :

Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
“ouche 1 toile de verre ibreuse blanche . )
guuch: 2 ::Juit " i 5:[% ::ris i MET 3 2 Non détecté
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté” correspond 4 une teneur inférieure

i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT
Business Unit Manager

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevenscots & Analyses

Page 4 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380204

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO0S Date de préléevement : 29/09/22

enduits lissés-talochés
étage 1, 106, tous les murs

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 enduit pulvérulent blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 5/28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA @)z %

Sitgesocal 19 e Snart il - Pare ctvie de DEKRA INDUSTRIAL L LT
e MIDI PYRENEES e
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 IMMEUBLE AUHELIEN
RCS : Limoges 834 306 797
N lnlrﬂnm:mnnnquim: FR 12834306797 29 AVENUE JoF. CHAMPOLL!ON - BP 43797
) dpa.commercinx. frid dekr.com 31037 TOULOUSE CEDEX 1
D9843516-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S Rapport d'e,ssai NU 1485100 Ré"isi()l‘l 0
ANTELELAGE B.LANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380205

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO0G Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : étage 1, 106, plafond
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du ler octobre 2019~ Norme HSG 248 Appendix 2

Aprés une recherche déuillée et compléte sous stéréomicroscope. les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un
liquide & indice de réfraction approprié¢ en vue d'une identification par microscope optique i lumiére polarisée (MOLP). Préparation par
traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PRA02.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bt 5 - Z.1 En Jacca -
31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sandra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de préparation Type de fibre
analysées d'analyse d'amiante détectée
Couche 1 plague fibreuse arise MOLP 2 Non détecté -

La couche peut renfermer une teneur inférieure & la la limite de détection garuntie de fibres d'amiante optiguement observable. Pour tre observable, une fibre doit avoir un
diamiétre supéricur i 0,2pm,

Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieare i notre limite de détection qui est de 0.0 % massique (intervalle de confiance & 95 ).

- Commentaires : présence de fibres minémles dont les propriétés morphologiques et optiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amianies réglementaires. remarque_5

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT
Business Unit Manager

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 6 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380206

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : POOT Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : ragréage
Localisation : étage 1, 143, sol
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage friable aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 7 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380207

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : POOS Date de préléevement : 29/09/22
Description de I'échantillon : placoplitre
Localisation : étage 1, 143, tous les murs
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 plire friable blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 8 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracomminautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com
D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE
31000 Toulouse

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES ... -
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380208

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO0OY Date de préléevement : 29/09/22
Description de I'échantillon : placoplitre

Localisation : étage 1, 143, tous les murs
Remargques :  Pas d'amiante détecté (carton) MOLP/SZA
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :

Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
“ouche 1 latre ur blanc . )
guuch: 2 f.}‘jil‘l"lﬁl'l ﬁt;ifcux mar:(:n MET 3 2 Mo dfteced
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permcttant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté” correspond 3 une teneur inférieure

4 notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT
Business Unit Manager

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevenscots & Analyses
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380209

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO10 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 101/ 102/ 103, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 10 /28
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380210

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO11 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 101/ 102/ 103, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 11 /28
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" cofrac
P DEKRA @ prélavements
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS au capital de 5 200 000 £ MIDI PYRENEES b et —
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommimnautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTES  Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
ANTELELAGE B.LANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380212

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22

Référence de I'échantillon : PO12 29/09/22

placoplitre

Date de préléevement :

Description de 'échantillon :

Localisation : étage 1, 101/ 102/ 103, tous les murs
Remarques :  Pas d'amainte détecté (carton) MOLP/SZA
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
“ouche 1 latre ur blanc . )
guuch: 2 f.}‘jil‘l"lﬁl'l ﬁt;ifcux mar:(:n MET 3 2 Mo dfteced
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permcttant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond 4 une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),
s L]
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT -

—_—
Business Unit %

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 12 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 (0K € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommimnautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1

;:9843515-2-2!1 A I'attention de Guillaume SALAFIA
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S Rﬂppﬂl‘t d'E’SSﬂi Nu 1485100 Ré"iSiOl'l 0
ANTE) FLAGE SLANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380228

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO13 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon : enduits lissés-talochés
Localisation : étage 1, 101/ 102/ 103, plafond
Remargques :  Pas d'amiante détecté (carton) MOLP/SZA
ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation,
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

ESSAIS

ACTREINTATION
LR i

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
“ouche 1 latre ulvérulen blanc . )
guuch: 2 f.}‘jil‘l"lﬁl'l ’ fibreux I mar:(:n MET 3 2 Mo dfteced
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permcttant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond 4 une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),
s L]
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT

—_—
Business Unit %

«F”“‘"

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevenscots & Analyses

Page 13 /28
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D DEKRA @)z %

Sitgesocal 19 e Snart il - Pare ctvie de DEKRA INDUSTRIAL ESTATS
S g MIDI PYRENEES o
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 IMMEUBLE AUHELIEN
RCS : Limoges 834 306 797
N lnlrﬂnm:mnnnquim: FR 12834306797 29 AVENUE JoF. CHAMPOLL!ON - BP 43797
) dpa.commercinx. frid dekr.com 31037 TOULOUSE CEDEX 1
D9843516-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S Rapport d'e,ssai NU 1485100 Ré"isi()l‘l 0
ANTELELAGE B.LANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380236

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO14 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : mastic
Localisation : étage 1, 101/ 102/ 103, fenétres anciennes
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse * Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -
= 31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic dur marron MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 14 /28
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" cofrac
P DEKRA @ prélavements
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS au capital de 5 200 000 £ MIDI PYRENEES b et —
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommimnautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTES  Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
ANTELELAGE B.LANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380237

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22

Référence de I'échantillon : PO1S 29/09/22

bandes calicots

Date de préléevement :

Description de 'échantillon :

Localisation : étage 1, 143, plafond en placoplitre /plénum
Remargques :  Pas d'amiante détecté (carton) MOLP/SZA
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
“ouche 1 latre ur blanc . )
guuch: 2 f.}‘jil‘l"lﬁl'l ﬁt;ifcux mar:(:n MET 3 2 Mo dfteced
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permcttant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond 4 une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),
s L]
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT -

—_—
Business Unit %

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 15/28
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380239

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO16 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : ragréage
Localisation : étage 1, 107, sol
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage dur marron MET 2 4 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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D DEKRA @)z %

Sitgesocal 19 e Snart il - Pare ctvie de DEKRA INDUSTRIAL ESTATS
S g MIDI PYRENEES o
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 IMMEUBLE AUHELIEN
RCS : Limoges 834 306 797
N lnlrﬂnm:mnnnquim: FR 12834306797 29 AVENUE JoF. CHAMPOLL!ON - BP 43797
) dpa.commercinx. frid dekr.com 31037 TOULOUSE CEDEX 1
D9843516-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S Rapport d'e,ssai NU 1485100 Ré"isi()l‘l 0
ANTELELAGE B.LANGE Nbre d'échantillon(s) : 28

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N7 1380240

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO1T Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : colle de faience
Localisation : étage 1, 142, murs faiencés et paillasse
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse * Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -
= 31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380242

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO18 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : ragréage
Localisation : étage 1, 142, sol
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage dur aris MET 2 4 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 18 /28
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380245

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO19 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : colle

Localisation : étage 1, 142, plinthes

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure arise MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 19 /28
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380247

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO20 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : mastic

Localisation : étage 1, 142, fenétre

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 mastic souple marron MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

59 /105




AMIANTE

FUSION 1.pdf 21/30

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES

SAS au capital de 5 200 000 £

SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208

RCS : Limoges 834 306 797

N* Intracommimnautaire : FR 12834306797

dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

ANTE) PLACE B.LANGE
31000 Toulouse

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES ... -
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380248
DONNEES CLIENT
Prélevé par :
Réceptionné par :
Référence de I'échantillon :
Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) #

Eric VILLORA Transporté par : TNT
Christine MARCAT Le: 30/09/22
PO21 Date de préléevement : 29/09/22
ragréage

étage 1, 141, sol

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hbre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
che oréage r s/1os ;
Couche 2 “oolle souple Sane | MeET | 2 Clrysarile
Couches indissociables : 182
Coucheis) non analysée(s) : carrelage

Motif dindissociabilité @ Quantité insuffisante d'une ou plusicurs couches founies pour unalyse séparée.
Morif de couchers) non analysée(s) - Matériaui x) non susceptible(s) de contenir de Pamiante,
Le "Non déecté” correspond & une teneur inféricure i notre limite de détection gui est de 0,1 % massique {(intervalle de confiance i 95 %),

WValidé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 21 /28

Référence: AMITRAV-D9843516-2201
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

ANTE) PLACE B.LANGE

o o'dc H = - D
31000 Toulouse Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380250

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO22 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 141, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:t::‘; ; ;;\.lllllr:: l:iuur: I!:Ij:ll:if MET 1 2 Non déecté
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 22 /28
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N” 1380251

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO23 Date de préléevement : 29/09/22

colle noire
étage 1, 108, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure noire MET 2 4 Chrysotile

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS. au capital de § 200 000 € MIDI PYRENEES L.
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380252

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22

Référence de I'échantillon : P024 29/09/22
dalles de sol blanches

étage 1, 108, sol ( sous revétements PVC)

Date de préléevement :
Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues

Couche 1 colle dure Jaune MET 1 2 Non détecté

Couche 2 dalle dure grise MET 1 2 Chrysotile
Le "Non détecté” correspond & une teneur inféricare i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (imervalle de confiance & 95 % ).

]
WValidé le 04/10/22

Par DPA/Julie DECAT

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS. au capital de § 200 000 € MIDI PYRENEES L.
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

ANTE) PLACE B.LANGE

o o'dc H = - D
31000 Toulouse Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380254

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO25 Date de préléevement : 29/09/22

ragréage + colle noire
étage 1, 140, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 “oolle dure naire MET 2 4 | Cuysoiit
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
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DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 28

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380256

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO26 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 140, tous les murs

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS. au capital de § 200 000 € MIDI PYRENEES L.
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

ANTE) PLACE B.LANGE

o o'dc H = - D
31000 Toulouse Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380257

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO27 Date de préléevement : 29/09/22

ragréage + colle noire
étage 1, WC, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 “oolle dure “noire. MET ' 2 Clrysarile
Couches indissociables : 182

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettamt pas la séparation
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
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DEKRA Prélévements & Analyses
Sitge socil - 19 rue Sturt Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL R L L
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES N LaTn
SAS. au capital de § 200 000 € MIDI PYRENEES L.
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485100 Révision 0

ANTE) PLACE B.LANGE

o o'dc H = - D
31000 Toulouse Nbre d'échantillon(s) : 28

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380260

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO28 Date de préléevement : 29/09/22

ragréage + colle noire
étage 1, 139, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/ Jérémy DAVID
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 “oolle dure “noire. MET ' 2 Clrysarile
Couches indissociables : 182

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettamt pas la séparation
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
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DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380266

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : P029 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 139, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure arise MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 1 /26
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DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380269

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Christine MARCAT Le: 30v09/22
Référence de I'échantillon : PO30 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

ragréage + colle noire
étage 1, 109, sol
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage pulvérulent aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 2 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380270

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO31 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 109, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 maérian poudreus e MET ' 2 | Nondéwma
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 3 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380273

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO32 Date de préléevement : 29/09/22
Description de I'échantillon : placoplitre
Localisation : étage 1, 139, plafond
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 plire pulvérulent blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 4 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

ANTE) PLACE B.LANGE

o o'dc H = -
31000 Toulouse Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380278

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO33 Date de préléevement : 29/09/22

ragréage + colle noire
étage 1, 110, sol

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:tt; ; ::E:-fr‘: ;:: pul\g‘:l lent E:::; MET 2 4 Nameelecks
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 5/26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380252

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO34 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 110, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 7 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N” 1380251

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO35 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 111, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure beige et verte MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 6 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380290

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO36 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 138, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure blanche MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 8 / 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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DEKRA Prélévements & Analyses

Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de

Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracomminautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com
D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE
31000 Toulouse

tofrac
DEKRA INDUSTRIAL o LN
MIDI PYRENEES B

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N7 138029%%
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO37 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 138, murs faienés

Description de 'échantillon :
Localisation :

Remargues :  pas d'amiante détecté ( carton) MOLP/ SZA

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse:  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées danalyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
Couche 1 carton fibreux marron
Couche 2 colle dure blanche MET 3 2 Non détecté
Couche 3 peinture pulvérulente rose
Couches indissociables : 18&28&3

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permetiant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure i notre limite de détection gui est de 0,1 % massigue (intervalle de confiance i 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT

Business Unit Mmﬁﬁg

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 9 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
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D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380307

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO38 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage , 136, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:tt; ; pi:::: re pul\ﬂ‘:;‘i ente E::;t MET ! 2 HaEEia s
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 10/ 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de

Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
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BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
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DEKRA INDUSTRIAL o LN
MIDI PYRENEES B

IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380310
DONNEES CLIENT

Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO39 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 112, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :

Remargues :  pas d'amiante détecté ( carton) MOLP/ SZA

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse:  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées danalyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
Couche 1 carton fibreux marron
Couche 2 plitre pulvérulent blanc MET 3 2 Non détecté
Couche 3 colle dure blunche
Couches indissociables : 18&28&3

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permetiant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure i notre limite de détection gui est de 0,1 % massigue (intervalle de confiance i 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT

Business Unit Mmﬁﬁg

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 11/26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
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D9843516-2201
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cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
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31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380312

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO40 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 113, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 ponbns. | puivératests lanche | MET ' 2 | Nondéwma
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 12/26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380315

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO41 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 135, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 ponbns. | puivératests ariée MET ' 2 | Nondéwma
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 13 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

80/ 105



AMIANTE

FUSION 2.pdf 12/24

D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380318

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : P042 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 114, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
el | = e | wer | 0 | 2 | Newsewss
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 14 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380323

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : P043 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : ragréage

Localisation :

étage 1, 125, sol

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 2 griage - i MET ! ? | S=ee
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 15/ 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.
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N Inracommanautais - FR 13834306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) dpa.commercinx. fréd dekm.com 31037 TOULOUSE CEDEX 1
DOB43516-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTES  Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0
ANIE) FLACE BLANGE Nbre d'échantillon(s) : 26

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380326

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO44 Date de préléevement : 29/09/22
Description de I'échantillon : bandes calicots + placoplitre
Localisation : étage 1, 125, tous les murs
Remarques :  pas d'amiante détecté ( papier peint) MOLP / SZA

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -
31770 COLOMIERS
Date d'analyse:  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
Couche | papier peint fibreux blanc 5 ; —_—
Couche 2 plitre pulvérulent blanc MET 3 b Dol dters
Couches indissociables : 1&2

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permcttant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond 4 une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),
s L]
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT e

—_—
Business Unit %

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 16 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380334

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : P045 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

bandes calicots + placoplitre
étage 1, 125, tous les murs
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 plire pulvérulent blanc MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 17 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracomminautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES ... -
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE
31000 Toulouse

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380338

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22

Référence de I'échantillon : PO46 29/09/22

ragréage + colle noire
étage 1, 124, sol

Date de préléevement :

Description de 'échantillon :
Localisation :

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hbre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 revétement souple vané
Couche 2 ragréage dur gris MET 1 2 Chrysotile
Couche 3 colle souple noire
Couches indissociables ! 1&2

Morif dindissociabilit : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couchies
Le “Non détecté” comespond 4 une teneur inférieure 3 notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (imervalle de confiance i 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT
Business Unit Manager

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 18 /26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380344

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO47 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : ragréages
Localisation : étage 1, 124, sol
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage poudreux aris MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA

Page 19/ 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380349

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO48 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 123, tous les murs

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:t::‘; ; ;((:3:11: l:iuur: b;:i" MET 1 2 Non détecté
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 20/ 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380352

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : P049 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, I8, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:tt; ; pi:::: re pul\ﬂ‘:;‘i ente hl\:TrfPL MET ! 2 HaEEia s
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 21/26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380357

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO50 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 21, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:tt; ; pi:::: re pul\ﬂ‘:;‘i ente hl\:TrfPL MET ! 2 HaEEia s
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA

Préfevensents & Analyses
Page 22/ 26

Référence: AMITRAV-D9843516-2201

DEKRA Industrial S.A.S.
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e cofrac
D DEKRA (@)t
Sidge uﬂ.? 19 o Sraat WA - P il s DEKRA INDUSTRIAL R L L
Lt SOt S0 LGS MIDI PYRENEES i
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 IMMEUBLE AURELIEN
N Inracommanautais - FR 13834306797 29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
) dpa.commercinx. fréd dekm.com 31037 TOULOUSE CEDEX 1
DOB43516-2201 A I'attention de Guillaume SALAFIA
BATIMENT SAINTE GERMAINE (HALTES  Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0
ANTE) BLAGE B.LANGE Nbre d'échantillons) : 26

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380375

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO51 Date de préléevement : 29/09/22
Description de 'échantillon : PVC + ragréage + colle noire
Localisation : étage 1, 129, sol
Remargues :  Colle noire en quantité insuffisante

ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.

Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par calcination et/ou attague acide ev/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse :  Colomiers - 34 chemin de I"Echut - Bat 5 - Z.1 En Jacca -
31770 COLOMIERS
Date danalyse : 04/10/22 Par: DPA/Sandra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de Nombre Type de fibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | damiante détectée
lues
Couche 1 revétement souple varié
Couche 2 colllc souple Jaune MET 3 4 Non détecté
Couche 3 ragréage dur rose
Couche 4 colle souple noire
Couches indissociables : 1828384

Motif d'indissociabilité @ Quantité insuffisante d'une ou plusicurs couches foumies pour analyse séparée.
Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieune i notre limite de détection qui est de 001 % massigue (intervalle de confiance & 95 5y,

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT
Business Unit Manager

e
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380362

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO52 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

ragréage + colle
étage 1, 129, sol
ANALYSE(S) *

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Sundra ZANUTTO
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 ragréage dur aris MET 2 4 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses
Sigge sociul : 19 rwe Stuant Mill - Pare dlactivité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 £
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208
RCS : Limoges 834 306 797
N Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

D9843516-2201
BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

cofrac
DEKRA INDUSTRIAL m?,liﬁj,“},sm
MIDI PYRENEES .. ""_“
IMMEUBLE AURELIEN

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

31000 Toulouse

Nbre d'échantillon(s) : 26

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380367

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO53 Date de préléevement : 29/09/22

Description de 'échantillon :
Localisation :

colle de faience
étage 1, 30, murs faiencés

ANALYSE(S) *
Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte 4 la préparation.
Arrété du 1 er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
gg:tt; ; pi:::: re pul\-t‘i:nrl ente hl\:TrfPL MET ! 2 HaEEia s
Couches indissociables : 182

Mouif d'indissociabilité @ Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté” correspond & une teneur inférieure i notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance i 95 5 ).

.
Validé le 04/10/22
Par DPA/Julie DECAT ‘r.-a""f"d

Business Unit W

Liaceradieation du Cofrac ateste de s compétence technique du laboricire poar es activisés couvertes par aceridieation et du bon fonctiosmemen d'un systbme de management de 4 qualité ndapié. Les résultan ne e
Fapponet g objels soaimis § Tesai, La reprodaction du mppoR mess s que sois s fomee intdgrake. Seule la versian du rpon devsal laant fil ex celle s trouvans sus le serveur de résaliats de DEKRA
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D DEKRA (@)t

DEKRA Prélévements & Analyses

Sidge sociul : 19 rue Stuart Mill - Pare dactivité de DEKRA INDUSTRIAL
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 () € MIDI PYRENEES
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 71208 |MMEUBLE AUHEL'EN

RCS : Limoges 834 306 797
N* Intracommiinautaire : FR 12834306797
dpa.commercinx. fréd dekm.com

31037 TOULOUSE CEDEX 1
A I'attention de Guillaume SALAFIA

Rapport d'essai N° 1485188 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 26

D9843516-2201

BATIMENT SAINTE GERMAINE ( HALTE S
ANTE) PLACE B.LANGE

31000 Toulouse

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvent de acerddination.

ECHANTILLON N° 1380383

ESSAIS
ACTREINTATION
LR i

[——

29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797

DONNEES CLIENT
Prélevé par : Eric VILLORA Transporté par : TNT
Réceptionné par : Maureen MBANGOU Le: 30/09/22
Référence de I'échantillon : PO54 Date de préléevement : 29/09/22

colle de faience
étage 1, 133, murs faiencés

Description de 'échantillon :
Localisation :
ANALYSE(S) #

Statut de I'échantillon : Conforme, échantillon apte & la préparation.
Arrété du | er octobre 2019 — Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de I'échantillon par caleination et/ou attaque acide et/ou attague chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépdt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronigue i

transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de I'Echut — Bét 5 - Z.1 En Jacca -

31770 COLOMIERS
Date d'analyse :  04/10/22 Par: DPA/Clément DELESQUE
EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Couches Description Texture Couleur Methode | Nombre de | Nombre Type de hibre
analysées d'analyse | préparation | de grilles | d'amiante détectée
lues
Couche 1 colle dure beige MET 1 2 Non détecté

Le "Non détecté” correspond i une teneur inférieure & notre limite de détection qui est de 1,1 % massique (intervalle de confiance & 95 %),

Validé le 04/10/22
Par DPA/Julic DECAT

Business Unit W

Liaccradieation du Cofrac atwesie de s compétence iechnique du lahoricire posr fes activieés couverees par Facordditation et du bon fonctiosmement d'un sysime de management de 4 qualité
Fapponet g ohjels soaimis b Tesai, La reprodaction du mppon Aess sioise qie sois s fomee inidgrake. Seule la version di mppon d'ewsal laiant fil ext celle se trouvan s le serve
Preéfevensents & Amalyses

adapté. Les sl ne-so
it e rewiliats de DEKRA
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ANNEXE 4‘ Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit é&tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
I’'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technigue amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29- 5 du code de la santé
publique. La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information
des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
I’'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations
générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I’exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et
de ses conditions d'occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I’amiante Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les
variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a I'origine de
cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les
poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I’exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I’'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent
également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide
dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas
d’empoussierement important, habituellement d’'origine professionnelle, I’'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par |I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré
dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple
percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B
de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités
sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au
maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux
situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les
entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions
prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur I'’enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles
sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

- pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I’amiante ;

- travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I’'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par
humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque
électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements
adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la
zone de travail et d’'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux
conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-
a- dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets
produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont
conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure
de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les
professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitot que possible, dés que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est
interdit en décheéterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers
les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection
(combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction
de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté
doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante Les informations
relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante
peuvent étre obtenues aupres :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de- France) ou de la direction de I’environnement, de
I'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'’environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I’environnement. Le propriétaire recevra
I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu
un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le
bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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Certificat de qualification

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3062 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’'l.Cert, atteste que:
Monsieur VILLORA Eric

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes

Amiante avec mention Amiante Avec Mention

Date d'effet : 21/02/2023 - Date d'expiration : 20/02/2030
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention

Date d'effet ; 21/02/2023 - Date d'expiration : 20/02/2030

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 04/06/2023 - Date d'expiration : 03/06/2030
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 12/03/2023 - Date d'expiration : 11/03/2030
Termites Etat relatif 4 la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine

Date d'effet : 04/05/2023 - Date d'expiration ; 03/05/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique gu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée & I'adresse
https://www.icert.fr/l -certifi

Valide a partir du 06/06/2023.

I ' AL AN
9 t whonu
FUMTEE

[ ) nstitut de Certification G o 48

| Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR 11 rev1B
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N4 Attestations d'assurance et sur I'honneur

Xk Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le
numeéro 419 408 927, succursale francaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259
156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie
d'assurance autorisée et contrélée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

DEKRA Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill
CS5T0308- 87008
LIMOGES Cedex

a souscrit auprés de notre Société un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° FR00019980LI1
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre de ce contrat.

Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

Bureau de contrdle, contrdleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la
prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de I'assistance, de la maintenance,
comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises,
analyses, diagnostics, enquétes, constats, contrdles, vérifications, formation, information, y
compris les diagnostics et controles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens
meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les
remontées mécaniques, les systémes de sécurité incendie, les navires notamment pour la
délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur ['environnement.

Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélévements, Préléevements et
Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de I'air sur le
lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

Formation, information, animation, assistance a destination du personnel des entreprises dans les
domaines suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de
prévention, audit de conformité du patrimoine bati, coordination sécurité-santé, mines et
carriéres,

Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé
de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité a |'air de I'enveloppe des batiments et des
réseaux aérauliques.

Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants: sireté de fonctionnement
d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production
et maintenance.

Etudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financiéres aux
maitres d'ouvrages dans les domaines liés a I'environnement (eau, air, sol, déchets).

Missions d'assistance a maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose
selon les articles 5 et 6 de I'Ordonnance 2018-937 du 20 octobre 2018,

Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels
pour’ la gestlon technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics
et privés.

Soutien au développement de |'activité de controle des appareils de radiographie des cabinets
dentaires.

A Pexclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d’ceuvre, sauf celles trés
occasionnelles, et sauf celles de maitrise d'ceuvre et de bureau d'études techniques pour la
réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissement desservant des batiments dans le
domaine de I'industrie et des collectivités locales et celles de maitrise d'ceuvre en installations
thermiques et climatiques.

A l'exclusion de toutes activités ou dommages liés d la présence d'amiante.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com

ompay SE,

419408 9T,

aucapitsl de 150 156875 eunos, domicilide § 5t Sephen's Green, Dublin 2, DO2 VK30, Irlande sous le muméng 641685, compagnie d'assurance autoiisde et

:Dn‘trulu par la Central Bank of ireland {wwew ce rtralbank. je). XL Insurance Company SE, Succursale frangales : 61 roe Mstislav Reatropovitch 75017 Pasis, France, enregist rée au BCS de Parks sous e numén

Adeministrateurs: P.R.Beadbiook FUK), 1 R.Haris [URY, BRP Ieseph [ LUK, Y.Slattery, P. Wikion [UR), 0, Palici-Chehab (FRY, J. O'Neill, M. Browne
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MONTANT DES GARANTIES

X% Insurance

RESPONSABILITE CIVILE NON IMPUTABLE AUX « FOURNITURES »

(RESPONSABILITE CIVILE GENERALE)

15.000.000 euros par sinistre dont :

Pour I'ensemble des
dommages

atteintes a l'environnement : 1.525.000 euros par
sinistre et année d'assurance, c¢e montant
comprenant également les dommages matériels et
immatériels

pour l'ensemble des dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non consécutifs
15.000.000 euros par sinistre dont 1.525.000 euros
par sinistre pour les dommages immatérels non
consécutif

Faute inexcusable de I'Employeur en France : 7 500 000
Euros pour I'ensemble des sinistres imputables 3 une
méme année d'assurance,

«  RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX_ « FOURNITURES » RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE

Pour |'ensemble des
dommages

15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont :

6.000.000 euros par sinistre et année d'assurance pour
I'ensemble des dommages suivants : dommages
immatériels non consécutifs et dommages de méme
nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du
Code civil et dont sont responsables le maitre
d'eeuvre et le bureau d'études techniques réputés
constructeurs (en application de l'article 1792-1 1° du
Icode civil ) ou le contréleur technigue (tel que défini a
l'article L111-23 du Code de la construction et de
I'habitation) pour les ouvrages listés & I'Article L243-
1-1 du Code des assurances.

Territorialité : Monde entier sauf USA-Canada

Il est précisé que les montants de garanties :

Forment la limite des engagements de |'Assureur pour I'ensemble des réclamations imputables au méme
fait dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,
Constituent, lorsque la précision en est faite, I'engagement maximum de |'Assureur pour toutes les
réclamations formulées au cours d'une méme année d'assurance,

S’entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.

Cette attestation est valable du 1* janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation du contrat, en cours d'année d'assurance, pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou par le contrat.

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager "Assureur au-dela des limites du contrat auguel elle se
référe, cesse pour les risques situés a I'étranger dés lors que |'assurance de ces derniers ne peut étre souscrite
conformément a la |égislation locale qu'auprés d'assureurs agréés dans la nation considérée.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch T5017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 52 80 00 axax
AL Insurance Company SE, une sockté européenne au capital de 259 156 875 ewros, domiciiée 8 51 Stephen's Green, Dubdin 2, D02 V30, Ifande s0us g put sesTisLAY.
contréilée par ln Central Bank of ineland {www certralbanicie), XL Insurance Company SE, Succursale francaise < 61 rue Mstisiaw Rostropoviteh 750179 mrs passs 19 4on i,

ALD 408 527,
eurs: PR

Fait a Paris, le 13 janvier 2022

A

BUCCUNIALE

4 SOCIAL B ST

X' insurance

w STEPHENS = DUBLIN (RLANDH |
e N TEE PAR L CATLIN SORACE S SE (OMAs 0 G {Bascay

(UK, LRM, (UK, BR.P_loseph [UK), ¥ Slattery, P. Wikson (UK}, D, Palici-Chehab (FR), 1. O'Neill, M, Browne
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X% Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2022
« Diagnostics Amiante »

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408
927, succursale frangaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St
Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrdlée par la Central
Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

DEKRA Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308
87008 LIMOGES Cedex

a souscrit le contrat d’assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n® FRO0019980LI auprés de notre société et
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers dans le cadre de ses activités garanties au titre
de ce contrat.

Les activités garanties par ces contrats sont notamment les suivantes :

Mission « Diagnostics de présence d'amiante dans les bétiments, assistance technique amiante, mesures
d’empoussierement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage », Conseils et accompagnement
Amiante, Stratégies de Prélévements, Prélévements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports
d’analyse, Surveillance de l'air sur le lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier

Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont les suivantes :

Dommages Immatériels Non Consécutifs : 4 000 000 Euros par sinistre et par année d'assurance
Il est précisé que les montants de garanties :

+ Forment la limite des engagements de |'Assureur pour |'ensemble des réclamations imputables au méme fait
dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,

» Constituent, lorsque la précision en est faite, I'engagement maximum de I'Assureur pour toutes les réclamations
formulées au cours d'une méme année d'assurance,

» S'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.

Validité de cette attestation :

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager 'Assureur au-dela des termes et limites du contrat auquel
elle se référe, cesse pour les risques situés a |'étranger dés lors que l'assurance de ceux-ci ne peut étre souscrite
conformément 3 la législation locale qu'auprés d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

Cette attestation est valable du 1* janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus sous réserve des possibilités de

suspension ou de résiliation de la police en cours d'année d'assurance, pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou par le Contrat.

|" X insurance
',E vl \ Fait & Paris, le 13 janvier 2022

I TE Tt oo
SN SOCIAL & 5T KT GRLEN = DU N R ANET
I S

L Insurance Company SE, 1 rue Mstislay Rostropositch 75047 Paris, France - Telephane: +33 156 52 8900 axark.com

ML Insurance Cormpany SE, une société européenne au capital de 255 158 BT euros, domicilide 8 5t Stephen’s Green, Dubn 2, DG V30, IMande sows | ruméen (41688, compagnie
d'astirance aitorisée ot contibide par ls Central Bank of Feland [wwvs.contratba L Insurance Campany SE, Succursale frangaise : 61 ruoe Matisiay Rostropavitch TS017 Paris, France,
BAregstrée au ACS de Parks sous & numéng 419 408 527, Directors: BLRP Joseph | Ny (FRI, P, Wiksoon [UR), D, Palici-Chehab (FRY, L. OReill H. Browne, P H Rastoul (FRY
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D DEKRA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société DEKRA France inscrite sous le
numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre laquelle est Présidente de la Société DEKRA Industrial, Société par actions
simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siége social & LIMOGES (87000) - Parc d’activit¢ de Limoges Sud Orange,
19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur I'honneur que :

La sociét¢ DEKRA Industrial susvisée pour 1’établissement des rapports et constats définis aux 1° a 4°, 6° et 7° de I’article L
271-4 ainsi qu’a 'article L 126-26 du code de la construction et de I’habitation, est en situation réguliére au regard de article L
271-6 du méme code et qu’elle:

e disposc des moyens en matériel et en personne appropriés,

e emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, conformément a I’article R271-1 du code de la construction t de 1’habitation,

e est souscripteur d’une assurance permettant de couvrir des conséquences d’un er de sa respc lité en raison

de ses interventions, selon les modalités de I’article R271-2 du code de la construction et de I’habitation,

e n’aaucun lien de nature & compromettre I'indépendance et I'impartialité de I’auteur (ou des auteurs) des rapports qui
seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur
les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 03 janvier 2022 Pour servir et valoir ce que de droit
N

Pour DEKRA Industrial
Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France
La Présidente
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N4/ Autres documents

1990-4u8acqpjyo-Formulaire de demande de Reperage Amiante Avant Travaux (RAT)-1.pdf 1/4

= il =
Hépitaux de Toulouse
. | -

Farmulaire

OBJET DU DOCUMENT

matériaux, équipements et matériels

Formulaire de demande de
Repérage Amiante Avant
Travaux (RAT)

s OHT

Page n*1 sur 4
Version : 1
Date d'application : 26/07/2022
Indexation ; PREPS-FO-004

En lien avee la procédure Conduire i tenir en cas d'intervention dans un bitiment soumis i la réglementation amiante,
(1d. session Windows/Outlook) ce formulaire est @ compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au
chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté ¢t n"apporte pas d'information sur le caractére amianté des
PP PP P

1 = Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise
du local/licu 4 vérifier

- Site : LA GRAVE

- Batiment : SAINTE GERMAINE (HALTE SANTE)
- Frage/aile : R+1

- N7 piéce ou lieu TOUT L'ETAGE

Code Opération ou bon GMAO

A VOIR ULTERIEUREMENT

Surface (en ) impactée
par I'intervention

Environ 500m? (pas de plan précis)

Demande URGENTE
(sous 48h) ?

oul [ NON

Date max. d’intervention
souhaitée
(Contractuellement ; déla max 10 jours)

10} jours

Périmétre et
programme des travaux précis

Exhaustf
Peinture mur, reprise des réseaux de plomberie, luminaire, sol, plafond. ..

® A cocher dans le cas d’une demande de repérage exhaustive
de 'enveloppe (Parais verticales intérieures et enduits / Plafonds et

Saux plafonds ¢ Revétemenis de sol et de murs / Conduits, canalisations et

équipements)
Donneur d'ordre : MICHAUDEL MANON
Contact ; nom, prénom Tel 0609098165
+ N de téléphone a 10 chiffres Accompagnateur ; MANON MICHAUDEL
Tel 0600098165

Piéces a fournir

- Ce formulaire dament compléné

- Plan de situation (cf. page suivante : si autre site lajouter et utiliser
le cercle rouge)

- Plan de masse i joindre

- Photos si possible

- rlad i

A

1- Société AC Environnement ; chu(@ac-environnement.com
Si besoin, interlocuteur AC Environnement ; M. Florent Keller 06 60 58 95 04

Seule la version informatique fait foi
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Formulaire ) Page n"2 sur 4
Form!-lla"e de F’e mande de gzg?ﬂ?ah::ﬁcaﬁon . 26/07/2022
Rep éra g e Ami ante Avant Indexation ; PREPS-FO-004

Travaux (RAT)

2- Société DEKRA ; refami { :
Possibilité¢ de solliciter DEKRA, dans le cas ou AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité.
Si besoin, interlocuteur DEKRA ; M. Roland Martin 06 22 00 14 85

Seule la version informatique fait foi
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Formulaire de demande de
Repérage Amiante Avant
Travaux (RAT)

—
P ™

-

‘{'ir GHT

Page n"3 sur 4
Version : 1
Date d'application : 26/07/2022
Indexation : PREPS-FQ-004

Seule la version informatique fait foi
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