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1. CONCLUSIONS

L’'opérateur de repérage n‘ayant pu mener a son term e la mission décrite en téte de
rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou
mettre en ceuvre des moyens d’acces spécifiques.

Les obligations réglementaires prévues a l'article R 1334-15 du Code de la Santé
Publique ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-ra  pport, il a été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenantde I’  amiante
Résultat de
Localisation Composant Matériau ou produit Description I'évaluation de ['état
de conservation
RDC / Piéce 1 Revétement de Sol Dalle de Sol Dalle cassante EP

plastique gris

RDC / Piece 2 Revétement de Sol Dalle de Sol Dalle cassante EP

plastique gris

RDC / DEGT Revétement de Sol Dalle de Sol Dalle cassante EP

plastigue gris
Matériaux souple
fibreux de type papier Ep
carton gris

SOUS-SOL/Escalier Revétement de Sol Lé en Plastique

Panneau en

R+1 / Facade Panneau Panneau fibrociment Amiante

en entourage des EP

fenétres de facade
avant

1.2. Investigation(s) approfondie(s) devant étre ré  alisée(s) par le donneur d’ordre

1.3. Moyens d’accés a mettre en place par le donneu __r d’ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou Motifs Investigations approfondies a
produits restant a investiguer réaliser par le donneur d’ordre
R+2 / Toiture / Gaine-conduits Grande hauteur Prévoir une nacelle

1.4. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dis  positions réglementaires applicables, il est nécess aire d'avertir
de la présence d'amiante toute personne pouvant int  ervenir sur ou a proximité des matériaux et produit s
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégea  nt.

1.5. Recommandations réglementaires pour les produi ts et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder a:

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recom mandation évaluation périodique (EP)

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)contenant de I'amiante et I'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et
I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une action de protection immédiate sur
le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste a :

a) contrbler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’'aggrave pas, et, le(s) cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b)rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confi  nement et avant toute restitution des locaux traité S:

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage
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répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.
Il fait également procéder a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air a I'issue du déconfinement qui doit étre
inférieur ou égal a cing fibres par litre.

1.6. Eléments d’information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plagues

pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans I'immeuble.
L’information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du
risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous aupres de

votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous, consultez la base de données
« déchets » gérée par ’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Remargue(s) complémentaire(s):

Seul les parties visibles et accessibles a la surface, des matériaux et produits susceptible de contenir de
l'amiante ont été examinés.
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2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble béati objet de lamission

Adresse: v | A D'HABITATION 4
1 IMPASSE DE LA FORET
57245-JURY LES METZ
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année ou description des
de construction modifications :
VILLA -4 Maison individuelle Habitation non IGH 1970 NC

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante

Société

Adresse

Coordonnées

Commanditaire du repérage

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
M. Alain DEMANGE

BP 75088
57038 METZ CEDEX

06.74.95.99.39
alain.demange@ch-lorquin.fr

CENTRE HOSPITALIER DE JURY

1 IMPASSE DE LA FORET

06.74.95.99.39

Propriétaire - 57245 . .
Alain DEMANGE JURY LES METZ alain.demange@ch-lorquin.fr
CENTRE HOSPITALIER DE JURY 1IMPASSE DE LA FORET 06.74.95.99.39
Accompagnateur 57245

Alain DEMANGE

JURY LES METZ

alain.demange@ch-lorquin.fr

2.3. Opérateur(s) de repérage

. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom %’gfﬂ?ilsggi%:e N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS o
BUREAU VERITAS | FEREIDOUN ENTEZAM CERTIFICATION N°8026778 14/03/2017 20/05/2018
2.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Cofrac Adresse Coordonnées

Eurofins LEM

1-1751

20, rue du KochersbergCs 50047 67701

SAVERNE CEDEX 1France

+33388 0214 35
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique, en vue de la vente de tout ou partie de I'immeuble bati.

3.1. Textes réglementaires

Code de la santé publique : articles L1334-13, R1334-15, R1334-16, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et
R1334-29-7, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du
rapport de repérage.

Arrété du 1°"juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2. Programme de repérage
Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant a sonder ou a Vvérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction Partie du composant a v érifier ou a sonder

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux
(périphériques et intérieurs).

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines
et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiseries, amiante-
ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau
sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et
coffres.

Planchers.

Enduites projetés, panneaux collés ou visés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements
intérieurs

Conduites de fluides (air, eau, autres fluides

)
Clapets / volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresse, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.
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Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

Bardages et fagades légeres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et fagades. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits
de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la premiére phase, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du
code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati. Il détermine les zones présentant
des similitudes d’ouvrage et les zones homogenes.

Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre
de prélévements pour analyse.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par 'opérateur, certaines parties de I'immeuble bati ne
sont pas accessibles, I'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxieme phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d’ouvrage, I'opérateur de repérage
identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui
contiennent de I'amiante.

A cette fin, il conclut quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits
repérés a l'issue de la premiére phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des échantillons pour
pouvoir conclure quant a la présence d’amiante. Les prélevements sont effectués sur toute I'épaisseur pour les matériaux et
produits de la liste A, et sur la premiere couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de
repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur conclut définitivement a I'absence ou a la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Pour les matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou a I'absence d’amiante.
Pour les matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critere (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou I'absence d’amiante.
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste,
le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critere qui lui a permis de
conclure est son jugement personnel.
Lors de la troisieme phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogéne I'état de conservation des matériaux ou
produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante :

liste A : en application des criteres des grilles d’évaluations définies en annexes de I'arrété du 12 décembre 2012
modifié,

liste B : selon les criteres de la grille d’évaluation définis en annexe de I'arrété liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.
Il n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante :

avant travaux, et n’est pas adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R.
4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas
adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélevements d'échantillons selon une
méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrétés du 12 décembre
2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le
caractere aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9
du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire :
détermination de zones présentant des similitudes d’ouvrage, fréquence de sondages a l'intérieur de celles-ci conformément
a la norme NF X 46-020.
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Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et
inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent étre mis en évidence
ultérieurement lors d’'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer
un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en
compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiere de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Dates d’intervention: du 05/09/2017 au 05/09/2017

4.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disp onibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été comm  uniqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre Référence Type Document

PLAN 1 Plan

4.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Impossibilité d'accéder a certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

Remargue(s) complément_aire(s):

Seul les parties visibles et accessibles a la surface, des matériaux et produits susceptible de contenir de
l'amiante ont été examinés.
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X
Idem Px = produit ou matériau identique que celui ayant fait I'objet du Px (zone présentant une similitude d’ouvrage)

S = sondage en complément de l'inspection visuelle
Etats de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois
2 = mesure d’'empoussiérement dans les 3 mois
3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois
EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 18" niveau

AC2 = action correctrice de second niveau
EC = Etat de conservation

N Matériau ou - N°® Critére de , Présence
Localisation Ouvrage produit Description Prél. décision Sondage / Observation d'amiante EC
R+1 / Facade Avant Panneau Panneau fibre-ciment, gris(e) SD Jugement personnel / Ooul EP
SOUS-SOL / Piece 1 Revétement de Sol Dalle de Sol Semi-dur Dalle Plastique P1 Résultat d'analyse / oul EP
et colle ,Gris,colle bitumineux noir
SOUS-SOL / Piece 2 Revétement de Sol Dalle de Sol Semi-dur Dalle Plastique Idem Résultat d'analyse / oul EP
et colle ,Gris,colle bitumineux noir P1
SOUS-SOL / DEGT Revétement de Sol Dalle de Sol Semi-dur Dalle Plastique Idem Résultat d'analyse / oul EP
et colle ,Gris,colle bitumineux noir P1
SOUS-SOL / ESC Revétement de Sol Pngsetin e Revétement de sol Beige P2 Résultat d'analyse / oul EP
q Matériaux souple de type
papier carton
Enveloope de Platreux blanc, Enveloppe de
SOUS-SOL / Piéce 4 Conduit 1oPp calorifuge et partie souple P3 Résultat d'analyse / NON /
calorifugeage isolant
Dalle de Sol Semi-dur Dalle Plastique ,Noir,
SOUS-SOL / Piece 1 Revétement de Sol et colle ,colle bitumineux noir P4 Résultat d'analyse / Qul EP
Dalle de Sol Semi-dur Dalle Plastique ,Noir,
SOUS-SOL / Piece 2 Revétement de Sol et colle ,colle bitumineux noir Idem Résultat d'analyse / QuI EP

P4




6. ANNEXES

6.1. Parties d’'immeuble béati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux

ou zones figurant & un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
R+1/ Pidce 1 Revétement de sol plastique, murs papier peinture ,plafond platre
peinture .
- Revétement de sol plastique, murs papier peinture ,plafond
R+1/Piece 2 platre peinture
- Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond
R+l/Piéce 3 platre peinture .
R+1 / Piece 4 .Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond

platre peinture .

R+1 / Escalier

Revétement de sol bois , murs papier peinture ,plafond platre
peinture .

R+2 / Toiture

Parties non visitées : Gaine , Conduits

SOUS-SOL /ESC

Revétement de sol plastique , murs platre peinture ,plafond platre
peinture ,

SOUS-SOL / Piéce 1

Revétement de sol plastique , murs platre peinture ,plafond platre
peinture

SOUS-SOL / Piéce 2

Revétement de sol plastique , murs platre peinture ,plafond platre
peinture .

SOUS-SOL / Piéce 3

Revétement de sol ragréage , murs platre peinture ,plafond platre
peinture .

SOUS-SOL / Piece 4

Revétement de sol ragréage , murs platre peinture ,plafond platre
peinture .

SOUS-SOL / Garages

Revétement de sol ragréage , murs platre peinture ,plafond platre
peinture .

SOUS-SOL / Piece 5-chaufferie

Revétement de sol ragréage, murs platre peinture ,plafond platre

peinture .
RDC / Hall Revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond pléatre

peinture .
. Revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre

RDC / Couloir peinture .
.- Revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre

RDC / Cuisine peinture ,
Revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre

RDC/SDB peinture
Revétement de sol plastique , murs platre peinture ,plafond platre

RDC / DEGT peinture
Revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond pléatre

RDC/W.C.1 peinture
) Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond platre

RDC / Office peinture
RDC / W.C.2 Revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond pléatre

peinture
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Localisation Commentaires
RDC / Séjour Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond platre
peinture
RDC / CH1 Revétement de sol plastique, murs papier peinture ,plafond platre
peinture
RDC / CH2 Revétement de sol plastique, murs papier peinture ,plafond platre
peinture
RDC / CH3 Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond pléatre
peinture
RDC / CH4 Revétement de sol plastique, murs papier peinture ,plafond platre
peinture.
RDC / CH5 Revétement de sol plastique , murs papier peinture ,plafond platre
peinture
Murs de facades , en enduit de projection , les soubassements des
RDC / Extérieur-Facade fenétres devant ,en PVC en recouvrement . les parties
inaccessibles n'ont pas pu étre visités .
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6.2. Croquis de repérage
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) FRELEVEMIENTS
NON AMIANTES

PRELEVLMENIS
AMIANTES

AL F RF SOL-GRISC01 | F-
AMIANTE

L8 PLASTIOUE-ZRIS-
TARTONNE- AMIANTE

DALLE DE SOL-NOIR-
COLIF- AMIANTF

REPRESENTAT ON-
CALORIFUGE
Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : VILLA D'HABITATION 4 Adresse : 1 IMPASSE DE LA FORET 57245 JURY LES METZ Localisation : SOUS-SOL
Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM N° de planche : 1/3
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Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : VILLA D’HABITATION 4 Adresse : 1 IMPASSE DE LA FORET 57245 JURY LES METZ

Localisation : RDC

Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM N° de planche : 2/ 3
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Amiante sur jugement

Slﬁﬁﬁ% g'“"“« Déclarée

Panneaux Muraux-
Entourage des fenétres &
I'extérieur-Facades

—————
X

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : VILLA D’HABITATION 4 Adresse : 1 IMPASSE DE LA FORET 57245 JURY LES METZ Localisation : R+1

Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM N° de planche : 3/3
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6.3. Photos

Prélevement - P1 : Sous-Sol / Piece 1-Dalle de Sol Gris - EP-
(Présence d'amiante)

Prélevement — P2 : Sous-Sol / ESC-Lé en Plastique Gris
- EP- (Présence d'amiante)

Prélévement — P3 : Sous-Sol / Piéce 4- Calorifugeage-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P4 : SOUS-SOL / Piece 1-Dalle de Sol
Noir-EP- (Présence d'amiante)

SD : R+1 / Facade Avant-Panneau fibrociment-Gris-EP-
(Présence d'amiante)
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6.4. Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de I'état de conservation de Da  lle de Sol Gris

N° de dossier 7075931/S1/1
Date de I'évaluation 05/09/2017
Batiment VILLA D’'HABITATION 4
Local ou zone homogéene Sous-Sol / Piece 1-Piece 2
Destination déclarée du .
Piece 1
local
Résultat de la grille . . .
\z - . Conclusion : en fonction des résultats
d'évaluation du Conduit
Score EP Evaluation périodique
Risgue de degradation lie ot s
Protection physigue Etat de degradation Etendue de |z dégradation k] I'Erwr:_lr:trér:?an;ent du rec:urnyrl:l"learﬂaﬁnn
Protection
physiqua r EP
2tanchs
Risque d=
| dégradstion fainie EF
ou & farme
Matériau
—1 non
dégrads
Fisgqua de ~
dégredstion repde 0 1
Protection
phiysinue i Risqus faibls
:;95:?1';“; ;IJ: [ - —| d'extension deia r EF
b dagradation
physigue
Risque .
Panctusfie r j;:::;f?: I AT
dégradation
- Fuzqus
;-'I:ta;::: ﬂ"E?dE"I;?:::'IrEpda r A2
| FRmas B de iz dsgradation
L_| Généralisde [T ACZ
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Da  lle de Sol Noir

N° de dossier 7075931/S1/1
Date de I'évaluation 05/09/2017
Batiment VILLA D’HABITATION 4
Local ou zone homogéene Sous-Sol / Piece 1-Piece 2
Destination déclarée du .
Piece 1
local
Résultat de la grille . . .
0z - Conclusion : en fonction des résultats
d'évaluation du Panneau
Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lie s il
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation 3 I'Erwr:_lr:gr:?an;ent du renorrjlfr?;rdaﬁnn
Protection
physique r EP
&tanche
Risque d=
—1 degradation fainie. W EF
ou & lerme
Matérisu
— non
degrads
Risqus de L
dagradation rapde [ £
Protection
phiysinue- oo Rizqus faibls
:;12{::- ;u: - —| dexensiondeis T EF
Nt dagradation
physique
Risque
il d'zxtenzon & ~
Panctustie: [T e = AT
dégradation
= Fusqua
;4:1_.-::; [ deitensionmapde [T AC2
| =3 B de is dagradation
L_| Généralisde [T AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservationde L € en Plastique Gris

N° de dossier 7075931/S1/1
Date de I'évaluation 05/09/2017
Batiment VILLA D’HABITATION 4
Local ou zone homogéene Sous-Sol / DEGT
Destination déclarée du
DEGT
local
Résultat de la grille . . .
0z - Conclusion : en fonction des résultats
d'évaluation du Panneau
Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lie s il
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation 3 I'Erwr:_lr:gr:?an;ent du renorrjlfr?;rdaﬁnn
Protection
physique r EP
&tanche
Risque d=
—1 degradation fainie. W EF
ou & lerme
Matérisu
— non
degrads
Risqus de L
dagradation rapde [ £
Protection
phiysinue- oo Rizqus faibls
:;12{;'; :;”: ] —— d'=xtension de fs | EFR
Nt dagradation
physique
Risque
i d'zxtenzon & ~
Panctustie: [T e = AT
dégradation
o Fusqus
_T:t'r::; r dextensionrepe [ ACZ
| =3 B de is dagradation
L | Génsmelzge [ AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Pa

nneau fibrociment en fagcade

N° de dossier 7075931/S1/1

Date de I'évaluation 05/09/2017

Béatiment VILLA D’HABITATION 4
Local ou zone homogéne R+1/Facade Avant

Destination déclarée du

local Facade Avant

Résultat de la grille
d'évaluation du Panneau

Conclusion : en fonction des résultats

Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lie s il
Protection physigue Etat de degradation Etendue de |3 degradation a I'Emr:_lr:gr:?an;ent du renorrjlfr?;rdaﬁnn
Protection
physique r EF
&tanche
Risque d=
—— degradation faibls ER
ou & lerme
Matérisu
— non
degrads
Risqus de AC1
dagradation rapde "
Protection
phiysinue- oo Rizqus faibls
:;12{:; ;”: | - | dextansion de ia EF
Sre At dagradation
physique
Risque
Panctustie: [T dlf:‘_in;f?: AT
dégradation
= Fusqua
_T:t'r::; r d'extension rapde f Y ol
| =3 B de is dagradation
L_| Généralisde [T AC2
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6.5. Attestation d’assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 66 Hue de |a Victoire - 75008 PARIS -
certifions par la présente gue la Soceld

BUREALU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Trianghe
92800 PUTEAUX

a souscrit auprés de nolre Compagnie, pour le compte de sa filale :

50D1.A
4 - 6 rue Langewvin
ZAC des Garenres
78130 LES MUREALX

un contrat d'assurance oa RESPONSABILITE CIVILE pontant e numérs F210 16 0414

Ce confrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber 4 "Assuré en raison des dommages corporels, mealériels et immetériels cousés aux tiers dans le cadre de
ses activités de disgnostic amiante tels que

- Diagnostic réglemantaire avant travaux ou démolition
Assistance technique pour travaux de tratement de l'amiante
Repérage amiante (intégration au DTA ou OT parties privatives)
Repérage amiante avant'aprés fravaux ou dérmolition

- Raéalisation ou mise & jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamantage

= Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I air des immeub’es batis

= Prélévement et aralyse d'eau afin de rechercher \a présence d'emiente en suspension

= Analyse d'echantillons préleves par FAssuré

= Mesures dexposition @ 'smiante des travailleurs 4 keurs postes de travait

- Vérification pénodigue de |'état de conservation des matéraux contenant de ['amiante dans les
batiments
Diagnostic amiante réglementaire de transaction
Diagnostic amianie sur équpements indusirials
Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégaries de batmenls |décret
2011-610 du31 mars 2071} : cancernant catte derniére mission il est préciss que les garanties
s'appligugnt y compris lorsgue la mission porte sur des demplitions ne compo-tant pas de dechets
amiantés

Mais également analyses etfou prélévements déchantillons, missions de recherche damiante, consell en
perfarmance énergétique etou toutes missions cornexes d'assistance techniqus etfou de consell découlant des
missions de diagnostics ci-dessus el y compris les estimations financidres lides aux propositions de solutans
technigues formuiées par I'Assure.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus {dammages corporals, malénels el immalérisls

consécutifs ounon) ParsinkSEre ...« e ERe ARV 1000 000 EUR
MSHG Insuranca Europe AG RCE Pane 733143362 aPC 6512 2
Succursale en France Slege sodal: An den Darninikanern 11-27
65 Rue de i Victans 50858 Calegne

TEOOD Paria Allgmagne

Tal SIHON M 5T 42 42

Fax *3H0N 4067 12 34
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Frrope
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :
Tous dommagaes confondus (dommages corparels, matériels et immatérials
conséculifs cu non) par année d'assurance........ ... B 1 000 000 EUR

La présente aitestation wvalable du 01/01/2018 au 3122018 & minuit, est délivrée, sous réserve du

paiemant de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-deld des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 2 janvier 2018

MSIG Ipsufance Europe AG

g | =l
€5 1 4 Paris
Tel-uT o . 5712 34
RCS Paris 762 LE.EBE APE 6E122
MSIG Insurarce Europsa AG RCS Parls 7531438382, APE 6512 7
Succursale an France Siage soclal: An den Dominikanerm 11-27
55 Aul ge 0 Victore SO56E Cologne
TE000 Paris

Allrmagne
Tel. VI3(0]1 40 67 42 42

Fax +330)1 40 67 12 34
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6.6. Attestation sur I'honneur

Attestation sur {*honneur

Je, soussigné ENTEZAM Fereidoun atteste sur I'honneur étre en situation reguliere

au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a l'exigence de l‘article R 271-3 du méme code, j'atteste navoir
aucun lien de nature a porter atteinte & mon impartialité et 8 mon indépendance, ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant
realiser des travaux sur les ouvrages, installations ou equipements pour lesquels il m'est

demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I‘honneur, je joins mes états de

compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.
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6.7. Certificat de compétence
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6.8. Rapports d’essais de laboratoire
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Fereidoun ENTEZAM

16 bd Winston Churchill

BP 76625
21066 DIJON CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-106775-01

Dossier N° : 17A033584
Référence Dossier : 151 0797 887 17 2314
VILLA 4-JURY LES METZ

Version du : 14/09/2017 20:48

Date de réception : 13/09/2017

Page 1/2
Date d'analyse : 13/09/2017

N° Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats

éch. client couche utilisee
Nb Type

001| P1 - Dalle de Sol - Matériau semi-dur de type MET *| 1 |Calcination -attaque|  Fibres d'amiante de type
Sous-Sol - Gris - dalle de sol (gris) amdg - br_oyage chrysotile
Schéma N° 1 mecanique

(méthode interne de
traitement)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; matériau chrysotile
semi-dur de type ragréage
(gris)(i)

002 | P2 - Dalle de Sol - Matériau souple de type MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
RDC - Escalier - Beige | revétement de sol (beige) ; chrysotile
- Schéma N°2 matériau souple fibreux de

type papier, carton (gris) ;
matériau de type colle
(marron)(ii)

003 | P3 - Enveloppe Matériau de type maillage MET *| 1 |Calcination -attaque Fibres d'amiante non
Calorifuge - Sous-Sol - | de fibres et liant (platreux) acide - broyage détectées
Platreux Blanc - (blanc) ; matériau (gris) _ Mmecanique

4 o (noir) en traces (méthode interne de
Schéma N°3 traitement)
Matériau fibreux de type MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
isolant (beige) détectées

004 | P4 - Dalle de Sol Colle | Matériau semi-dur de type MET *| 1 |Calcination -attaque|  Fibres d'amiante de type

- Sous-Sol - Noir - dalle de sol (noir) amdg - broyage chrysotile
4 ° mécanique
Schema N°4 (méthode interne de
traitement)
Version du : 14/09/2017 20:48 Page 2/2

Dossier N°: 17A033584

Date de réception : 13/09/2017
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Référence Dossier : 151 0797 887 17 2314
VILLA 4-JURY LES METZ

N° Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; matériau chrysotile
semi-dur de type ragréage
(gris)(i)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qua litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale & 0.1% en masse.

Observation(s) couche(s)
0] Les fibres d’amiante sont localisées dans la colle bitumineuse noire.
(ii) Le papier, carton gris contient des fibres d’amiante. Ces fibres étant localisées dans une couche fibreuse, les
autres couches sont potentiellement contaminées.

<

Véronique Motsch
Chef de Service

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofra‘
sont identifiées par le symbole *.
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