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ADIAG
8 rue Pierre Simon de Laplace

57070 METZ
metz@adiag.apave.com 06 78 12 33 31

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
57245 JURY LES METZ CEDEX 03

A I'attention de

RAPPORT N° 186709/74974

Type de bien : Batiment Propriétaire : CENTRE HOSPITALIER DE JURY

Adresse : Services Techniques-Ateliers
route d'Ars Laguenexy
57245 JURY

Réf. Cadastrale : Non communiquée

57245 JURY LES METZ CEDEX 03

Synthése des conclusions
(Se reporter au rapport de repérage pour la conclusion détaillée)

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante
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/\ Ad|Qg Mission de repérage a intégrer au DTA

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a
intégrer au dossier technigue «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrétés du 12 décembre 2012, arrété du 21 décembre 2012 ; Norme NF X46-020

INFORMATIONS GENERALES
DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : Services Techniques-Ateliers route d'Ars Numéro de Lot : Non communiquée
Laquenexy Référence Cadastrale : Non communiquée
57245 JURY Date du Permis de Construire : Antérieur au ler juillet 1997
Etage : Sous sol-RDC-RDC/1er
Escalier : Sans objet
Batiment:  Administration
Porte : Sans objet

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment:  Etablissements sanitaires : Hopitaux et

cliniques
-I DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom : CENTRE HOSPITALIER DE JURY Nom:  CENTRE HOSPITALIER DE JURY

Adresse : BP 75088
57245 JURY LES METZ CEDEX 03
Qualité :  Propriétaire

Adresse : BP 75088
57245 JURY LES METZ CEDEX 03

-I EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 186709/74974 A Laboratoire d’Analyses : Agence ITGA Metz
Adresse laboratoire : Technopole 2000 1 Rue Graham
Repérage réalisé par : BUCHER Carole Bell 57070 METZ

N¢ certificat de qualification : C021-SE02-2018
Date d’obtention : 16/04/2018

Numéro d’accréditation : 1-6091

Organisme d’assurance AXA IARD

Le présent rapport est établi par une personne dont les professionnelle :
compétences sont certifiées par : Wi.Cert 16 rue Villars
Adresse assurance : 313 terrasses de I'Arche 92000
57100 THIONVILLE NANTERRE
Date de la commande : 17/06/2020 N° de contrat d’'assurance RC 5271124804
Accompagnateur : Aucun Date de validité : 31/12/2020
” CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :

Fait a METZ le 23/07/2020
Adiog ADIAG A
C..— 2 rue des Mousttes Cabinet : ADIAG

76130 MONT ST AIGNAN Nom du diagnostiqueur : BUCHER Carole
Tél: 02 3502 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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Mission de repérage a intégrer au DTA

CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

I'amiante

1. Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante :

Local Etage | Composant de la construction Zone | Partie de composant | Liste Méthode
Acceuil RDC Dalle - Gris Sol Dalle de spl, colle et B Résultat d’analyse
ragréage (P003)
. . Dalle de sol, colle et Résultat d’analyse
Local frigo  [Sous-sol Dalle - Beige Sol ragréage B (P002)
. . Dalle de sol, colle et Résultat d’analyse
Pharmacien RDC Dalle - Beige Sol ragréage B (P004)
Laverie Sous-sol Dalle - Beige Sol Colle et rzgrzglge - Dalle B Résultat d’analyse
Circulation n°1 | RDC Dalle - Gris Sol Dalle de S,Ol' colle et B Résultat d’analyse
ragréage
Salle de reunion | RDC Dalle - Gris Sol Dalle de S,Ol’ colle et B Résultat d’analyse
ragréage
Services éco. RDC Dalle - Gris Sol Dalle de S,Ol' colle et B Résultat d’analyse
ragréage
Finances RDC Dalle - Gris Sol Dalle de S,Ol' colle et B Résultat d’analyse
ragréage
L . Dalle de sol, colle et . ,
Service éco. RDC Dalle - Gris Sol ragréage B Résultat d’analyse
Circulation n°2 | RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sgl, colle et B Résultat d’analyse
ragréage
Circulation n°3 |RDC/1er Dalle - Gris Sol Dalle de sgl, colle et B Résultat d’analyse
ragréage
Détente RDCl/1er] Dalle - Gris Sol Dalle de 59" colle et B Résultat d’analyse
ragréage

Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ol a proximité des

matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

Rapport n° : 186709/74974 A
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= Recommandation(s) au propriétaire
Voir grille(s) d’évaluation(s) de I'état de conservation des matériaux et produits en annexe.

EP - Evaluation périodique

Local Etage Composant de la construction Zone Partie de composant
Acceull RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Local frigo Sous-sol Dalle - Beige Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Pharmacien RDC Dalle - Beige Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Laverie Sous-sol Dalle - Beige Sol Colle et ragréage - Dalle de sol
Circulation n°1 RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Salle de reunion RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Services éco. RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Finances RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Service éco. RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Circulation n°2 RDC Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Circulation n°3 RDCl/ler Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage
Détente RDC/ler Dalle - Gris Sol Dalle de sol, colle et ragréage

2. Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

Local Etage Composant de la construction Zone Partie de composant
Administration Sous-sol Dalle Sol Enduit noir
Chaufferie Sous-sol Conduit Toutes zones Flocage
Local frigo Sous-sol Mur - Paillasse C Colle et ragréage - Carrelage

3. Liste des locaux non visités et justification

Aucun

4. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun
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-I PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du
code de la santé publique) :

Liste A de ’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a
identifi¢ des matériaux de la liste A contenant de 'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou
confinement ou une surveillance périodique avec mesure d’empoussierement. Cette disposition a pour objectif de
mettre a la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des
délais. Parallélement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les
mesures conservatoires mises en ceuvre dans lattente des travaux. Ces transmissions doivent également
permettre au préfet d’étre en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.1334-16)

Liste B de I’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et | menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux
intérieurs). (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +
Cloisons (légeres et préfabriquées), gaines et coffres. platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).

Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plagues, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Plagues, ardoises, panneaux (composites, fibres-
ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux
usées, conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légéres.
Conduits en toiture et facade.
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- CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de
I'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n’entrainant pas de
réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des
matériaux susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Lorsque le repérage porte sur des parties communes d’'immeubles, seules les parties directement accessibles le
jour de l'intervention sont visitées. Les parties communes accessibles uniquement depuis les parties privatives (ex
: coffrages techniques, vides ordures, ...) ne peuvent pas étre investiguées.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le
cas ou une émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a lI'eau a I'endroit du
prélévement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point
de prélévement est stabilisé apres l'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel
étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d'influencer
l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le
cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des
prélevements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de
I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est
possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des
investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la
convention suivante : « A » désigne la zone de l'acces au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D
», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : 24/06/2020

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Ao(t 2017 : Sans objet
Documents fournis : Néant

Moyens mis a disposition :  Néant

-I RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

- RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES / NON VISITEES ET JUSTIFICATION

Local / partie d’immeuble Etage Visitée Justification (locaux non visités)
Administration Sous-sol Oul
Chaufferie Sous-sol Oul
Acceuil RDC Oul
Local frigo Sous-sol oul
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Local / partie d’immeuble Etage | Visitée Justification (locaux non visités)

Pharmacien RDC Oul
Laverie Sous-sol Oul
Circulation n°1 RDC Oul

Salle de reunion RDC Oul
Services éco. RDC Oul
Finances RDC Oul

Service éco. RDC Oul
Circulation n°2 RDC Oul
Circulation n°3 RDC/ler Oul
Détente RDC/ler Oul

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

Local / partie Etage Composant de Zone Partie de Référence |Référence| Obligation /
d’immeuble 9 la construction composant prélevement ZPSO Préconisation
Acceuil RDC Dalle - Gris | sol | Dalle de sl colle et P003 7003 EP
ragréage
Local frigo Sous-soll Dalle - Beige Sol Dalle de S,Ol’ colle et P002 Z002 EP
ragréage
Pharmacien RDC Dalle - Beige Sol Dalle de S,Ol’ colle et P004 Z004 EP
ragréage
. . Colle et ragréage -
Laverie Sous-sol| Dalle - Beige Sol Dalle de sol Z002 EP
Circulation n°1 RDC Dalle - Gris Sol Dalle de S,Ol’ colle et Z003 EP
ragréage
Salle de reunion RDC Dalle - Gris Sol Dalle de 89" colle et 2003 EP
ragréage
Services éco. RDC Dalle - Gris Sol Dalle de 39" colle et Z003 EP
ragréage
Finances RDC Dalle - Gris | sol | Dalle desol colle et 7003 EP
ragréage
Service éco. RDC Dalle - Gris | sol | Dalle desol colle et 7003 EP
ragréage
Circulation n°2 RDC | Dalle-Gris | Sol | Dalledesol, colleet 7003 EP
ragréage
Circulationn®3  |RDC/lerl Dalle - Gris | sol | D2lle desol colle et 7003 EP
ragréage
Détente RDC/ler| Dalle-Gris | Sol | Dallede sol, colle et 7003 EP
ragréage

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, (AUTRES CRITERES DE DECISION)

Néant

LISTE DES MATERIAUX NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Local / partie Etage Composant de Zone | Partie de composant Référence | Référence| Criterede
d’immeuble 9€ | |a construction P prélevement | ZPSO décision
Sous- Toutes Résultat
Chaufferie Conduit Flocage P0O05 Z005 d’analyse
sol zones
(PO05)
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\ @rave

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION
(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Local / partie Composant de Partie de Critere de Référence Référence .
) Etage . Zone PN A Présence
d’immeuble la construction composant | décision prélevement ZPSO
Sous- Résultat Z006
Administration sol Dalle Sol Enduit noir d’analyse P0O06 N
(P0O06)
Sous- Colle et Résultat Z001
Local frigo sol Mur - Paillasse C ragréage - d’analyse P0O01 N
Carrelage (P001)
COMMENTAIRES :
Néant
LEGENDE
Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante
Lis'ge A ) 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation
Obligation matériaux de type —— - - - —
Flocage, calorifugeage ou faux- 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussiérement
plz’ifond . e . 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement
Résultat de la grille d’évaluation
Liste B EP  Evaluation périodique
REEMIMEMLIEVES s e AC1 Action corrective de premier niveau
matériaux et produits. P
Résultat de la grille d’évaluation AC2 Action corrective de second niveau
7PSO Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage (« ZPSO »)
Partie d’'un immeuble bati dont les ouvrages et les parties d’ouvrage sont semblables

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et 'étendue des dégradations

qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de

protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a:

A. Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et,
le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

B. Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

-I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour I’homme. L’'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine
de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et dautres pathologies non cancéreuses
(épanchements pleuraux, plagues pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention
des risques liés a 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante afin de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous
aupres de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination preés de chez vous consultez la
base de données « déchets » gérée par TADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.
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@iog Mission de repérage a intégrer au DTA

pave

ANNEXE 1 — FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D’OUVRAGES

PRELEVEMENT : P001

Nom du client Numeéro de dossier Piece ou local
CENTRE HJOUSF;I(TALIER DE 186709/74974 Sous-sol - Local frigo
Partie du composant Date de prélévement Nom de Popérateur
Colle et ragréage - Carrelage 24/06/2020 BUCHER Carole

Composant de la construction
Mur - C Paillasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage / Carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Peinture non séparable + carrelage + colle beige en faible quantité + joint cassant gris en
vrac non séparable

Frl

DETAIL DES RESULTATS :

0

ez PV analyse
Référence ) . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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pave

PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CENTRE H\?US;\'(TAL'ER DE 186709/74974 Sous-sol - Local frigo
Partie du composant Date de prélevement Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage 24/06/2020 BUCHER Carole

Composant de la construction
Dalle - Sol Beige

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)

Résultat de la grille d’évaluation
Evaluation périodique

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Frl Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire 0
DETAIL DES RESULTATS :
ez PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CENTRE HOSP TALIER DE 186709/74974 RDC - Acceuil
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage 24/06/2020 BUCHER Carole
Composant de la construction
Dalle - Sol Gris

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)

Résultat de la grille d’évaluation
Evaluation périodique

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Frl Dalle dure cassante beige 0
Fr2 Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rggéurgﬂge PX;?:rI\)t/:e Conclusion amiante
Frl Fibres d'amiante détectées
Fr2 Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CENTRE H\?US;\I(TALIER DE 186709/74974 RDC - Pharmacien
Partie du composant Date de prélevement Nom de 'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage 24/06/2020 BUCHER Carole

Composant de la construction
Dalle - Sol Beige

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)

Résultat de la grille d’évaluation
Evaluation périodique

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Frl Dalle dure cassante beige 0
Fr2 Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rggéurgﬂge PX;?:rI\)t/:e Conclusion amiante
Frl Fibres d'amiante détectées
Fr2 Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P005

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CENTRE HOSP TALIER DE 186709/74974 Sous-sol - Chaufferie
Partie du composant Date de prélevement Nom de 'opérateur
Flocage 24/06/2020 BUCHER Carole

Composant de la construction
Conduit - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Frl Matériau cotonneux blanc avec poussieres 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV ar_1a|yse ) .
Couche Amiante Conclusion amiante
Fri Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P006
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

CENTRE HJOUS;\I(TALIER DE 186709/74974 Sous-sol - Administration

Partie du composant Date de prélévement Nom de 'opérateur

Enduit noir 24/06/2020 BUCHER Carole
Composant de la construction
Dalle - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit noir

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
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Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Frl Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogene avec poussiéres 0
DETAIL DES RESULTATS :
ez PV analyse
Référence ) . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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ODGVE

Adiag

Planche de repérage
des matériaux et

produits contenant de
I'amiante

Client : CENTRE HOSPITALIER
Ne dossier : 186709/74974

Ne planche : 1/3 Version: 0
Type : Planche de repérage
Date 23/07/2020

Intervenant : BUCHER Carole

Origine du plan :

Diagnostiqueur

Titre :

Croquis N°1

Services Techniques-

Administration bas (niveau sous-sol

Adresse : Ateliers
route d'Ars Laquenexy
Batiment : Administration
Niveau : Sous-sol
Lot:
Commentaire :
Légende:

¢ Dalles de sols confenant de lamiante

Stock loal |75
matériel Poste DALKA | S8
= électrique 3
sanitaire J/l
Stock M_
matériel de
chauffage
Chaufferie
Patio
[Po02
[ L Accés
C Rangement - Sous-sol
meédicaments
Iy
Pl
I Dispositifs Pl
médicaux V
Archives
QI)ED&II‘!

Services techniques - SM - 25/01/2011
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Adiag

Planche de repérage
des matériaux et

produits contenant de

il I'amiante
Client : CENTRE HOSPITALIER
Ne dossier : 186709/74974
Ne planche : 2/3 Version: 0
Type : Planche de repérage
Date 23/07/2020
Intervenant : BUCHER Carole

Origine du plan :

Diagnostiqueur

Titre :

Croquis N°2

Services Techniques-

Adresse : Ateliers
route d'Ars Laquenexy
Batiment : Administration
Niveau : RDC
Lot :

Commentaire :

Légende:

¢ Dalles de sols confenant de lamiante

Administration bas (niveau bureaux)

Sallede
réunion

Bureau | Bureau | Bureau
cadre cadre cadre
Hyg. Sup. Sup.

Vaguemestre

Services techniques - SM - 17/01/2011

Vg —H =
sacrét Ad).des Espace PAQ
DSE cadres [ detente
Finances |
I =
wC
Achats \[ U ]
WC i
Cuisine A\ % Finances E =
v
Repos < -
C |85
Ateler = AN 22 SN
info Salle de 88§ Bureau
reunion
préparateur
. [
o s B
AAH £a
Bureaux Serv.éco ) I E_ =
info Patio s 4 Pharmacien
Stockage e
info
Stockage 5
Serveurs o -% & Pharmacien
-3 E adjoint
ﬂ I—\_.n_l—|_n_|J §E
Prige ]
WC ]
Bureau ( - "
esoon Archives Qualité [I.fl Préparateur
Info. "l
(I Al | ™| Y] -
gV U\

\ é
Dose unitaire

liquide
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Adiag

Planche de repérage
des matériaux et

produits contenant de

il I'amiante
Client : CENTRE HOSPITALIER
Ne dossier : 186709/74974
Ne planche : 3/3 Version: 0
Type : Planche de repérage
Date 23/07/2020
Intervenant : BUCHER Carole

Origine du plan :

Diagnostiqueur

Titre :

Croquis N°3

Services Techniques-

Adresse : Ateliers
route d'Ars Laquenexy
Batiment : Administration
Niveau : RDCl/ler
Lot:
Commentaire :

Légende:

Dalies de sols confenant de l'amianie

ADMINISTRATION HAUT

Secrétariat

Bureau DAG

Bureau D5I

Local

J-\ ménage

wC WC

(]

Bureau
Ingénieur

ST

Secrétariat

Bureau
Directeur Serv.
écoet
finances

™

Bureau

Bureau

NS
J

wcC

Local
détente

Secrétariat

M\

Bureau Directeur

L/

Bureau DRH

N

Secrétariat

7

Bureau AAH

,7 Stockage

L/

Bureau du personnel /
de la formation continue

Mo O

L/

Bureau des salaires

Services techniques - SM - 12/01/2011
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Adiag Mission de repérage a intégrer au DTA

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D’ANALYSES

E.l

2778.0.PDF

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ

Tél:03.87.35.83.50

Fax : 03.87.35.50.60

www.itga.fr

Accréditation n” 1-6091

Liste des sites ot portées

disponibles sur www.cofrac.fi

cofrac

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls exsais couverts par Faceréditation qsi sont identifiés par lo symbok B

RAPPORT D'ESSAIN°®1T032007-3737 EN DATE DU 24/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis 3 l'analyse tels quiils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : [T032007-3737

8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client @ Les informations fournies par le chient sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon P0O1 - Colle et ragréage - Carrelage - Sous-sol - Local frigo - C - Mur
Descnption 1TGA Peinture / Carrelage / Colle beige en faible quantité / Joint cassant gris en vrac
Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Mi pe El ique a Ty ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode inteme : [TOSS ou [T453)
(2) = Trai himi etmé au chlorofc é¢thode intemne : [T286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique @ Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction électronique
La détection de fibres damiante est garantic si fa teneur est supéneure ou égale i 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
»  Peinture non séparable + carrclage + META (1) le 22/07/2020 Amante non détecté - 1
colle beige en faible quantité + joint
cassant gris en vrac non séparable
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste
— 03
T ontald—
J
La reproduction de ¢c rapport d'esss n'est autossée que sous 34 forse mtégralke | ¢¢ rapport ne doit pas étre reprodut 1 axns T ™

Sauf demande particuliére ot éente du clicnt, les échantifons sont conscrvés pendant 6 mois ot les rpports pendant 2 ans.

DTA 168 rev I8
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ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ
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Adiag Mission de repérage a intégrer au DTA

E.14932779.0.PD

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 ‘ofra‘
57070 METZ

Tél:03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60 Liste des sites ¢t portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fi

Accréditation n” 1-6091

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par lo symbelk B

RAPPORT D'ESSAIN°®1T032007-3738 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis a l'analyse tels quils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : 1T032007-3738

8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client Les informations fournies par Je client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon P002 - Dalle de sol, colle et ragréage - Sous-sol - Local frigo - Sol - Dalle
[l)cu:nplmn ITGA I Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire _]
Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au M pe El ique & T ion Analytique (META) en f de la nature de la prisc d'essai
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : [TOSS ou [T453)
(2) - Trai himique et mé jue au chlorofk éthode interne : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique @ Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres damiante est garantic si la teneur est supéneure ou égale 4 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations

et date d'analyse

4 Dalle dure cassante beige + colle META (2) le 24/07/2020 Présence de fibres Chrysotile 1
bitumineuse noire d'amiante
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

= 7‘?}»{'_—.“ u;..(fi; -

La reproduction de ¢¢ rapport d'essss n'est autosisée que sous 3a fore mtégrale | ¢ rapport ne doit pas étre reprodult 1 axns
Sauf demande partcubére et éonte do chent, les échantifions sont conscrvés pendant 6 moes ot los rapports pendant 2 ans.

DTA 168 rev 18 Page 1/}
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1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 ‘ofra‘
57070 METZ

Tél:03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60 Liste des sites ¢t portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fi

Accréditation n” 1-6091

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par lo symbelk B

RAPPORT D'ESSAIN°1T032007-3739 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis a l'analyse tels quils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : 1T032007-3739

8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client Les informations fournies par Je client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon P003 - Dalle de sol, colle et ragréage - RDC - Acceuil - Sol - Dalle
[l)cu:nplmn ITGA I Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac _]
Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au M pe El ique & T ion Analytique (META) en f de la nature de la prisc d'essai
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : [TOSS ou [T453)
(2) - Trai himique et mé jue au chlorofk éthode interne : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique @ Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres damiante est garantic si la teneur est supéneure ou égale 4 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations

et date d'analyse

4 Dalle dure cassante beige META (2) le 24/07/2020 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
4 Colle bitumi noire + ragréag META (2) le 24/07/2020 Présence de fibres Chrysotile 1
gris en vrac non séparable d'amiante
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste
G (,
o ’7{ __‘»rt—v\” IR
|
L reproduction de ¢ rapport d'esssi mest autorisde quc sous a fore miégrale ; o¢ rapport nic doit pas étre reprodult partich sans Fapprobation da

Sauf demande partcubére et éonte do chent, les échantifions sont conscrvés pendant 6 moes ot los rapports pendant 2 ans.
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Adiag Mission de repérage a intégrer au DTA

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000

57070 METZ

Tél:03.87.35.83.50

Fax : 03.87.35.50.60 Liste des sites ¢t portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fi

Accréditation n” 1-6091

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par lo symbelk B

RAPPORT D'ESSAI N°1T032007-3740 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis a l'analyse tels quils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : 1T032007-3740
8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon P004 - Dalle de sol, colle et ragréage - RDC - Pharmacien - Sol - Dalle

[l)cu:nplmn ITGA I Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gnis en faible quantité en vrac

Préparation ; Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

EL
E

- Pour une analyse au M P aT ion Analytique (META) en f de la nature de la prisc d'essai
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : [TOSS ou [T453)

(2) - Trai h et au chlorofc éthode interne : [T286)

q

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique @ Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres damiante est garantic si la teneur est supéneure ou égale 4 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Dalle dure cassante beige META (2) le 24/07/2020 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
4 Colle bitumi noire + ragréag META (2) le 24/07/2020 Présence de fibres Chrysotile 1
gnis en faible quantité en vrac non d'amiante
séparable
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ¢¢ rapport d'essss n'est autosisée que sous 3a fore mtégrale | ¢ rapport ne doit pas étre reprodult 1 axns
Sauf demande partcubére et éonte do chent, les échantifions sont conscrvés pendant 6 moes ot los rapports pendant 2 ans.
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Adiag Mission de repérage a intégrer au DTA

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000

57070 METZ

Tél:03.87.35.83.50

Fax : 03.87.35.50.60 Liste des sites ¢t portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fi

Accréditation n” 1-6091

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par lo symbelk B

RAPPORT D'ESSAIN°®1T032007-3741 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis a l'analyse tels quils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : 1T032007-3741

8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon POO0S - Flocage - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit

[l)cu:nplmn ITGA I Matériau cotonneux blane avec poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polanisée (MOLP) : Prélévement ct montage adapté sur lame de microscopic
- Pour une analyse au Mi pe El que a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(1) - Traitement mécanique en milicu aqueux (méthode interne : [TOSS ou IT453)
2)=T himique et mé que au chk ¢thode mterne : [1286)

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polanisée (guide HSG 248 - A dice 2) : Morphologie et critéres
La détection de fibres d amiante optiquement observables est garantic si la tencur est supénieure ou égale i 0,1 s en masse.

- M pic El ique a T i Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction ¢lectronique
La détection de fibres d amiante st garantic si la tencur est supéricure ou égale @ 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau cotonneux blanc avec MOLP le 22/07/2020 Amiante non détecté e 3
poussiéres Confirmé au META (1)
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste
- (A =
—_— —“\ - ,\‘(t"'" < &—l{—&; =
J
Ls reproduction de ¢¢ rapport d'essss o'est autosiaée quc sous 34 forse mtégrale | o¢ ragpor ne doit pas étre reprodult 1l aans 1 t du
Sauf demande particubére et éente du clicnt, los échantifons sont conscrvés pendant 6 moes ot es rapports pendant 2 ans
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Agios

Mission de repérage a intégrer au DTA

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél:03.87.35.83.50

Accréditation n” 1-6091

Fax : 03.87.35.50.60 Liste des sites ¢t portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fi

ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les sesls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par lo symbelk B

RAPPORT D'ESSAIN°®1T032007-3742 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que les échantilions soumis a l'analyse tels quils ont é1¢ regus au laboratoire.

Client : Prélévement :

ADIAG METZ Commande ITGA : IT0320-4458
Mme Carole BUCHER Echantillon ITGA : T032007-3742

8 rue Pierre Simon de Laplace Regu au laboratoire le : 17/07/2020
BP 66175

57075 METZ CEDEX 3

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Commande 186709/74974--142--273--73-123131313
Dossier client CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 -
JURY
Echantillon PO06 - Enduit noir - Sous-sol - Administration - Sol - Dalle

h

[l)cu:nplmn ITGA I:“' e / Enduit pact gris hétérogéne avec p

Préparation ; Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

EL
E

- Pour une analyse au M P ique & T ion Analytique (META) en f de la nature de la prisc d'essai

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : [TOSS ou [T453)
(2) - Trai himique et mé au chlorofc éthode interne : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique @ Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres damiante est garantic si la teneur est supéneure ou égale 4 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Vanété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + enduit META (1) le 22/07/2020 Amante non détecté - 1
compact gris hétérogéne avec
poussi¢res
Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

\

—— :l?}t-'\‘ —<k ka((’gk; g

La reproduction de ¢¢ rapport d'essss n'est autosisée que sous 3a fore mtégrale | ¢ rapport ne doit pas étre reprodult 1 axns I 1 ™
Sauf demande partcubére et éonte do chent, les échantifions sont conscrvés pendant 6 moes ot los rapports pendant 2 ans.
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(Adiag Mission de repérage a intégrer au DTA

\ @rave

ANNEXE 4 — ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de 'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de

protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

A) Controéler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et,
le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de 'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état

limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour

les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a:

A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

B) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans
I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres
d’amiante ;

C) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux ou
produits contenant de 'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

D) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant,
leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune

agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a:

A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c¢) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a
adapter voire condamner 'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du
matériau ou produit contenant de 'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci
sont adaptées, une mesure d’empoussieérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;

B) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les
plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone
concernée ;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

D) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection,
demeurent en bon état de conservation.
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Jdi(]g Mission de repérage a intégrer au DTA
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=

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéne Acceuil
Destination déclarée du local Acceull
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide u AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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Jcrji(]g Mission de repérage a intégrer au DTA
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Béatiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage Sous-sol
Local ou zone homogéene Local frigo
Destination déclarée du local Local frigo
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation [ua_ a Type de .
dégradation I'environnement du matériau  recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide u AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Béatiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Pharmacien
Destination déclarée du local Pharmacien
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau  recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide u AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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(Adigg Mission de repérage a intégrer au DTA

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble béati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage Sous-sol
Local ou zone homogéene Laverie
Destination déclarée du local Laverie
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Colle et ragréage - Dalle de sol
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle O terme de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Circulation n°1
Destination déclarée du local Circulation n°1
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la Blsque de dégradation llle- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche [ EP
Risque de dégradation
faible ou a terme 4| EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle O terme de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéne Salle de reunion
Destination déclarée du local Salle de reunion
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la Blsque de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation 'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle O terme de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Services éco.
Destination déclarée du local Services éco.
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,le- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Finances
Destination déclarée du local Finances
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme 4| EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle O terme de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble béti

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Service éco.
Destination déclarée du local Service éco.
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC
Local ou zone homogéene Circulation n°2
Destination déclarée du local Circulation n°2
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la Blsque de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche [ EP
Risque de dégradation
faible ou a terme 4| EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle O terme de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 11

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC/ler
Local ou zone homogéne Circulation n°3
Destination déclarée du local Circulation n°3
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation l,'e- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisee [ AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 12

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 186709/74974 A | Date de I'évaluation 24/06/2020
Batiment
A Services Techniques-Ateliers
Batiment '
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Etage RDC/ler
Local ou zone homogéene Détente
Destination déclarée du local Détente
Composant de la construction Dalle
Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage
Repérage Sol
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | ] |
Protection physique Etat de dégradation Etgndue d_e la ,Rlsq.ue de dégradation I,Ie- a Type de .
dégradation I'environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche u EP
Risque de dégradation
faible ou a terme | EP
Matériau non
dégradé v
Risque de dégradation
rapide [ AC1
Protection physique
non étanche ou ¥
absence de protection Risque faible d'extension Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a
Ponctuelle u terme de la dégradation u AC1
Risque d’extension rapide |
. . AC2
Matériau dégradé [ de la dégradation
Généralisée [ AC2
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ANNEXE 5 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE
Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

A) Dangerosité de I’'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.

B) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'nstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;

— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’amiante

Les déchets de toutes natures contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
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limmeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés,
avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitt que possible, des que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

B. Apport en décheterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

C. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

D. Information sur les décheteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié¢ et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :
— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
— de la mairie ;
— ou sur la base de données « déchets » gérée par '’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'’énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiere
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une décheterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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ATTESTATION(S)

Contrat RC n° 5271124804 1/2

AN
L
AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. - Grands Comptes
Télecopie 01.57 6507 90
ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siége Social est situé
313, Terrasses de I'Arche — 92727 MANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apériteur en
coassurance a 60% avec GENERALI, atteste par la présente que I'assuré :

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son campte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale
ADIAG SA

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a
la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat
n® 5271124804, souscrit auprés de notre Saciété, pour les activités et les montants de garanties
suivants

Activ S

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques
humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

=  inspection et vérification des installations techniques, éguipements et process
= batiment et génie civil

=  essais, mesures et metrologie

= |aboratoires d'analyses (non médicales)

= conseils

= formation

= certification, contréle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activite.

A l'exclusion :

= des missions de Contréle Technique relevant de [a loi Spinetta visées a I'article L 111.3
du Code de la construction et de |'habitation

= des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

* des activités de classification et certification de navires et unités offshore.
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@rave

Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et | 5000 000 € par année

immatériels » confondus d'assurance

Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année
d'assurance

b) les atteintes & I'environnement accidentelles sur sites des [ 2500 000 € par année
assurés non soumis & Autorisation ou Enregistrement d'assurance

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année

Usa/Canada d'assurance
sous-limités :
¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année
d'assurance
d) tous dommages causés par 'amiante et le plomb * 2500 000 € par annee

d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties
précités ou indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat
auquel elle se réfere.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 inclus sous

réserve du réglement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours
d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait a PARIS le 05/12/2019
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

W CERT cofrac
NOS QUALITES .. " VOS COMPETENCES u m
UALIT COMPETENCES Numéro d'aceréditation
CERTIFICATIONS 4-0598
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 01»

Décerné a : BUCHER Carole Sous le numéro C021-SE02-2018

Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 06/05/2023
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X
) Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 06/06/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D'HABITATION Au 06/06/2023
: Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 16/04/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 15/04/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/06/2019
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) Au 15/04/2023
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 04/07/2018
(METROPOLE) Au 15/04/2023
Les compét, répondent aux exig définies en vertu du code de la construction et de I'habitation (art. L.271-4 et suivants,

R.271-1 et suivan\s alnsl que leurs arriﬁs d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée
par I'évaluation certification. Ce certificat est valable a condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement

satisfaisants.

* Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de ification des des p physiques op des de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d‘habftabon et les critéres d' é ion des organi: de ificati modiﬂé par
l'areété du 7 décembre 2011 ; Arrété du 25 Juillet 2016 définissant les critéres de ification des pé des p hyss ¢ de
d'évaluation périodique de I'état de conservation des ériaux et produil de l'ami et d' visuel aprés mwaux dans les immeubles bélls el les
critéres d' éditation des organi de fication; Arrété du 30 octobre 2006 définissant les cnléres de ification des é des p
réalisant l'état relatif a la pré de ites dans le bati et les critéres d éditation des de ification modifié par les arrétés des 14 décembre
2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrété du 16 octobre 2008 définissant les critéres de certification des compé des p physiques réalisant le di ic de

ique ou I ion de prise en compte de la réglementation thermique et les critéres d'accréditation des organismes de certification modcﬁé par
Ies arrétés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrété du 6 avril 2007 définissant les critéres de certif des é des p
I'état de I'i jon intéri de gaz et les critéres d'accréditation des organismes de certification modnﬁé par les arrétés des 15 décembre 2009 el 15
décembre 2011 ; Arrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de ification des pé des p éall I'état de I i
d'électricité et les critéres d'accréditation des organi de centifi mod;ﬁéparlosanétésdeﬂoucemuem zaoembrozoﬂotwl\omzms
Délivré a Thionville, le 04/06/2019
Par WI.CERT

mm‘_}_.._.. Bk
T ETRELS 0010 - AVE TINS

WLCert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
T : 03 72 52 02 45 - mall : contact@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 71208 N*SIRET 82885893600010

FIN DU RAPPORT
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