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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : 51829-97362  

 

Le 27/04/2022  

 

 
 

 
Bien : Route de circulation interne  

Adresse : 
CH JURY - CH DE JURY  
route D'ARS LAQUENEXY  
57245  JURY  

Numéro de lot : Route circulation interne  

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)  

Référence externe : 
CH JURY - ROUTE D ARS LAQUENEXY 57245 
JURY  

 

PROPRIETAIRE  DONNEUR D’ORDRE 
   

 CENTRE HOSPITALIER DE JURY   
57245 JURY LES METZ CEDEX 03  Route 

d’Ars-Laquenexy  
57245  JURY  

  CENTRE HOSPITALIER DE JURY  
57245 JURY LES METZ CEDEX 03  Route 

d’Ars-Laquenexy  
57245  JURY  

  
 

Date de visite : 28/03/2022  
Opérateur de repérage : TWIZEYIMANA  Gaspard  
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Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de l'amiante et/ou 
HAP avant réalisation de travaux  

R. 4412-97 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 
Circulaire du 15 mai 2013  

A INFORMATIONS GÉNÉRALES 

A.1 DÉSIGNATION DU BATIMENT 

Adresse :      CH JURY - CH DE JURY 

                     route D'ARS LAQUENEXY 

57245  JURY JURY 

 

Zone / Lieu : Circulation et parking : 

 

Nature de la voirie : Route de circulation interne  

 

Référence Cadastrale : Non communiqué(e) 

Date du permis de construire : Antérieur au 1er juillet 1997 

 

 

 

 

A.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE  DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom : CENTRE HOSPITALIER DE JURY  

Adresse : 57245 JURY LES METZ CEDEX 03 Route 
d’Ars-Laquenexy  

 57245 JURY  

Qualité : Non communiqué(e) 

Nom : CENTRE HOSPITALIER DE JURY  

Adresse : 57245 JURY LES METZ CEDEX 03 Route d’Ars-
Laquenexy  

 57245 JURY  

 

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 51829-97362 A  
 
Par : TWIZEYIMANA Gaspard  
N° certificat de qualification : C2021-SE03-059  
Date d’obtention : 27/04/2021  
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : WI.CERT  
16 rue Villars 
57100 THIONVILLE  
 
Date de commande : 21/03/2022  
Accompagnateur : Aucun 

Organisme d’assurance 
professionnelle :  

AXA IARD  

Adresse assurance : 313 terrasses de l'Arche 
92000 NANTERRE  

N° de contrat d’assurance : RC 5271124804  
Date de validité : 31/12/2022  

 

Laboratoires en charge des analyses :  

Laboratoire Adresse Téléphone Fax Email N° d’accréditation 

Eurofins Analyse 
pour le Bâtiment 

Nord 

557 route de Noyelles PA du 
Pommier  62110 HÉNIN-

BEAUMONT 
+33 3 21 08 80 20   1-1593 

 

 

 

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR  DATE D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 

Signature Cachet de l’entreprise Date d’établissement du rapport : 
Fait à METZ le 04/04/2022  
Cabinet : ADIAG  
Nom du diagnostiqueur : TWIZEYIMANA Gaspard  

 
 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. 
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D CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante  

 
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré d'enrobés contenant des HAP 
en concentration supérieure à 50 mg/kg.  

 

 

 

1. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l’amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante : 

 

Localisation Zone / Lieu 
Coordonnées 

GPS 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Point n°1 Extérieur 
49.078569, 

6.270607 

Chaussée(Parking) - 
Route circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°2 Extérieur 
49.078868, 

6.270207 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°3 Extérieur 
49.079054, 

6.271198 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°4 Extérieur 
49.079731, 

6.270096 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°5 Extérieur 
49.078211, 

6.271805 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°6 Extérieur 
49.076949, 

6.272942 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°7 Extérieur 
49.076760, 

6.270458 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°8 Extérieur 
49.077280, 

6.268817 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°9 Extérieur 
49.079293, 

6.267717 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°10 Extérieur 
49.079578, 

6.266161 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 
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2. Résultat des concentrations en HAP des enrobés : 

 

Localisation Zone / Lieu 
Coordonnées 

GPS 
Composant de la 

construction 
Partie de 

composant 

Concentration 

en mg/kg 

Critère de 
décision 

Point n°1 Extérieur 
49.078569, 

6.270607 

Chaussée(Parking) 
- Route circulation 

interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°2 Extérieur 
49.078868, 

6.270207 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°3 Extérieur 
49.079054, 

6.271198 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°4 Extérieur 
49.079731, 

6.270096 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°5 Extérieur 
49.078211, 

6.271805 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°6 Extérieur 
49.076949, 

6.272942 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°7 Extérieur 
49.076760, 

6.270458 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°8 Extérieur 
49.077280, 

6.268817 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°9 Extérieur 
49.079293, 

6.267717 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

Point n°10 Extérieur 
49.079578, 

6.266161 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

Inférieur à 50 
Résultat 

d’analyse 

 
Recommandations d’utilisation des enrobés contenant des HAP : 
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Installation de stockage pour déchets inertes 
 

Localisation Zone / Lieu 
Coordonnées 

GPS 
Composant de la 

construction 
Partie de composant 

Point n°1 Extérieur 
49.078569, 

6.270607 

Chaussée(Parking) - Route 
circulation interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°2 Extérieur 
49.078868, 

6.270207 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°3 Extérieur 
49.079054, 

6.271198 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°4 Extérieur 
49.079731, 

6.270096 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°5 Extérieur 
49.078211, 

6.271805 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°6 Extérieur 
49.076949, 

6.272942 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°7 Extérieur 
49.076760, 

6.270458 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°8 Extérieur 
49.077280, 

6.268817 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°9 Extérieur 
49.079293, 

6.267717 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 

Point n°10 Extérieur 
49.079578, 

6.266161 

Chaussée - Route circulation 
interne 

Enrobé bitumineux 
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E CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

 

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante ou de HAP dans les 
enrobés bitumeux afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur ces matériaux 
susceptibles de libérer des fibres d’amiante  
Ce repérage a pour objectif d'identifier les enrobés bitumeux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ou des 
HAP à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre. 
Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. A partir de ce programme, 
l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage pour en définir le cadre strict. 
Il consiste à identifier par des investigations approfondies destructives (carottage), la présence d’amiante sur les 
zones couvertes d’enrobés bitumeux objet des travaux. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur les enrobés bitumeux susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des 
dispositions du Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Le 
matériau est systématiquement mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, 
une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération. 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. L'accès 
à la zone à risque est interdit pendant l'opération.  
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel 
étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer 
l'interprétation des résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination 
éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe. 
Source des coordonnées GPS : Google Map. 
Concentration en HAP :  
• En cas de concentration inférieure à 50 mg/kg, envoi en installation de stockage pour déchets inertes. 
• En cas de concentration supérieure à 50 mg/kg et inférieure à 1000 mg/kg, envoi en installation de stockage pour 
déchets non dangereux. 
• En cas de concentration supérieure 1000 mg/kg, envoi en installation de stockage pour déchets dangereux 
La concentration retenue est la somme des teneurs des 16 composés chimiques.  
 
Date du repérage : 28/03/2022  
 
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Août 2017  : Sans objet   

Documents remis : Néant  

Moyens mis à disposition : Néant  

Description des travaux envisagés : 
Démolition partielle : le détail des locaux concernés par la démolition partielle est donné dans "la liste des 
locaux/parties d'immeubles visités / non visités" concernés par la démolition" dans le chapitre 5.  

 

F RAPPORTS PRECEDENTS 

 
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni 
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G RÉSULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES 

 

 

Localisation 
Zone / 
Lieu 

Coordonnées 
GPS 

Composant de la 
construction 

Partie de 
composant 

Référence 
du 

prélèvement 

Résultat 
Amiante 

Concentration 
des HAP en 

mg/kg 

Point n°1 Extérieur 
49.078569, 

6.270607 

Chaussée(Parking) 
- Route circulation 

interne 

Enrobé 
bitumineux 

P001 N Inférieur à 50 

Point n°2 Extérieur 
49.078868, 

6.270207 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P002 N Inférieur à 50 

Point n°3 Extérieur 
49.079054, 

6.271198 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P003 N Inférieur à 50 

Point n°4 Extérieur 
49.079731, 

6.270096 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P004 N Inférieur à 50 

Point n°5 Extérieur 
49.078211, 

6.271805 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P005 N Inférieur à 50 

Point n°6 Extérieur 
49.076949, 

6.272942 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P006 N Inférieur à 50 

Point n°7 Extérieur 
49.076760, 

6.270458 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P007 N Inférieur à 50 

Point n°8 Extérieur 
49.077280, 

6.268817 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P008 N Inférieur à 50 

Point n°9 Extérieur 
49.079293, 

6.267717 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P009 N Inférieur à 50 

Point n°10 Extérieur 
49.079578, 

6.266161 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P010 N Inférieur à 50 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE 

 
Néant 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE (AUTRES CRITÈRES DE DECISION) 

 
 Néant 

 

 

 

 



 

 

Mission de repérage sur enrobés  

 

Rapport n° : 51829-97362 A    /   Référence du donneur d’ordre : CH JURY - ROUTE D ARS LAQUENEXY 57245 JURY  

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ  
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  8/47 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE 

 

 

Localisation  Zone / Lieu 
Coordonnées 

GPS 
Composant de la 

construction 
Partie de 

composant 
Référence 

prélèvement 
Critère de décision 

Point n°1 Extérieur 
49.078569, 

6.270607 

Chaussée(Parking) 
- Route circulation 

interne 

Enrobé 
bitumineux 

P001 Résultat d’analyse 

Point n°2 Extérieur 
49.078868, 

6.270207 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P002 Résultat d’analyse 

Point n°3 Extérieur 
49.079054, 

6.271198 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P003 Résultat d’analyse 

Point n°4 Extérieur 
49.079731, 

6.270096 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P004 Résultat d’analyse 

Point n°5 Extérieur 
49.078211, 

6.271805 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P005 Résultat d’analyse 

Point n°6 Extérieur 
49.076949, 

6.272942 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P006 Résultat d’analyse 

Point n°7 Extérieur 
49.076760, 

6.270458 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P007 Résultat d’analyse 

Point n°8 Extérieur 
49.077280, 

6.268817 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P008 Résultat d’analyse 

Point n°9 Extérieur 
49.079293, 

6.267717 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P009 Résultat d’analyse 

Point n°10 Extérieur 
49.079578, 

6.266161 

Chaussée - Route 
circulation interne 

Enrobé 
bitumineux 

P010 Résultat d’analyse 

 

COMMENTAIRES : 

Néant  

 
LÉGENDE   

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante 

ZPSO 
Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage (« ZPSO ») 
Partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrage sont semblables 
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ANNEXE 1. – FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

PRELEVEMENT : P001 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°1 

Chaussée(Parking) (49.078569, 

6.270607) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 AR-22-HB- Fibres d'amiante non détectées AR-22-HB-  
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Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

025649-01 025649-01 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P002 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°2 

Chaussée (49.078868, 

6.270207) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P003 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°3 

Chaussée (49.079054, 

6.271198) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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PRELEVEMENT : P004 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°4 

Chaussée (49.079731, 

6.270096) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P005 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°5 

Chaussée (49.078211, 

6.271805) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P006 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°6 

Chaussée (49.076949, 

6.272942) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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PRELEVEMENT : P007 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°7 

Chaussée (49.076760, 

6.270458) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P008 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°8 

Chaussée (49.077280, 

6.268817) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

 

PRELEVEMENT : P009 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°9 

Chaussée (49.079293, 

6.267717) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (beige) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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PRELEVEMENT : P010 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CENTRE HOSPITALIER DE JURY 51829-97362 

Extérieur - Point n°10 

Chaussée (49.079578, 

6.266161) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

TWIZEYIMANA Gaspard 28/03/2022 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP en mg/kg 

Inférieur à 50 

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

0 cm 

Planche de croquis n° : 

 
 

 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

CUST 05 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

CUST 03 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 06 
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant 

hydrocarboné 
0 

CUST 02 
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (gris) 
0 

CUST 04 
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (marron) 
0 

RAW PRODUCT 
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement 

monocouche) granulats (blanc) 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 01 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 05 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 03 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 



 

 

Mission de repérage sur enrobés  

 

Rapport n° : 51829-97362 A    /   Référence du donneur d’ordre : CH JURY - ROUTE D ARS LAQUENEXY 57245 JURY  

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ  
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  22/47 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

CUST 06 
AR-22-HB-
025649-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 02 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

CUST 04 
AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 

 

RAW 
PRODUCT 

AR-22-HB-
025649-01 

 
AR-22-HB-
025649-01 
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ANNEXE 2. – CROQUIS 
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Planche de repérage 

 

Client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY Titre : Croquis N°1 

N° dossier : 51829-97362 

 Adresse : 

CH JURY - CH DE JURY 
route D'ARS LAQUENEXY 
57245 JURY 

N° planche : 1/1 Version : 0 

Type : Planche de repérage usuel en plan 

Date : 27/04/2022  Localisation / Bâtiment : Route interne/CH DE JURY 

Interveant : TWIZEYIMANA Gaspard Niveau :   

Origine du plan : Diagnostiqueur Commentaire :  
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ANNEXE 3. – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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Document 1 
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ATTESTATION(S) 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

 

 
 

FIN DU RAPPORT 


