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l. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant

de I'amiante.

CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
palSRA oAl CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m2)
Rdc
CoIIAes de carrelage Wc 11 Wc 2 Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) ler étage
Cuisine, Wc 1
Colles Plinthe Rdc
(Revétements de murs, Wc 1, Wc 2 . \
poteaux, cloisons, ler étage Résultat d'analyse /
gaines, coffres) Cuisine, Wc 1
Colles Faience Rdc
(Revétements de murs, Wc 1, Wc 2 . \
poteaux, cloisons, ler étage Résultat d'analyse /
gaines, coffres) Cuisine
Enduits a base de VF\Z/_dc
A cl . ,
platre . Résultat d'analyse /
(Plafonds) ler ctage
Salle de repas, Wc 1
Rdc
Ragréage Cellier, Salle de repos, Salle
o de concert Résultat d'analyse /
(Revétements de sols) Extérieur
Facades
Rdc
Enduits a base de Cellier, Salle de repos, Salle
ciment de concert
(Cloisons séches ler étage Résultat d'analyse /
(assemblées, Dégagement, Dégagement
préfabriquées)) Extérieur
Facades, Facades
Calorifuges
(Conduits de fluides Rdc
(air, eau, vapeur, T Résultat d'analyse /
fumée, échappement, Cellier
autres fluides))
Bandes Rdc
(Gaines et coffres Ty Résultat d'analyse /
horizontaux) Cellier
Rdc
Panneaux et plaques W,C 2 Résultat d'analyse /
(Faux plafonds) ler étage
Salle de repas
Enduit & base de Rdc
platre Salle de repos
(Cloisons seches . Résultat d'analyse /
. ler étage
(assemblées, =
p - Salle de repas, Cuisine, Wc 1
préfabriquées))
Rdc
Enduits a base de Salle de repos, Salle de
ciment concert Résultat d'analyse /
(Plafonds) ler étage
Cuisine
Isolants acoustique
(Cloisons séches Rdc Résultat d'analyse /
(assemblées, Salle de concert
préfabriquées))
Lino+rag . 5 .
(Revétements de sols) Sa%gﬁas Résultat d'analyse /
Isolant
(Cloisons séches ler étage Résultat d'analyse /
(assemblées, Salle de repas
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Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
CRITERE DE OBSERVATIONS / QUANTITE
LalS HOGAREIAION CONCLUSION REMARQUES / MOTIFS (U, ml, m?)

préfabriquées))

Pare vapeur

ler étage Résultat d'analyse /
(Faux plafonds) Salle de repas
Colles et joints de
(Fgggdeeg ?o\l/ﬁgl:a?s y 1,er étage Résultat d'analyse /
) Dégagement
compris poteaux)
goudron
(Eléments associés a la Extérieur Résultat d'analyse /
toiture) Toiture
isolant
(Eléments associés ala Extérieur Résultat d'analyse /
toiture) Toiture
Pare vapeur
(Eléments associés a la Extérieur Résultat d'analyse /
toiture) Toiture
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QUGlICOhSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

I. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur . .
0 Observations Voir annexe
d’ordre
Plans ou croquis
Oui ANNEXE 2
Autres documents relatifs ala construction
Non /
Documents relatifs aux travaux projetés
Non /
Rapports de repérage antérieurs
Non /
1. OBSERVATIONS :
I , . Sans n
Intitulé de I’observation Oul NON Objet Observations
Un plan de prévention a été ‘reallse avant intervention 0 X 0 /
sur site
Le batiment était vide d’occupants | X | /
Le batiment était vide de meubles L | X L | /
Les équipements et installations étaient en services X | | | | /
Les équipements et installations étaient alimentés X L | L | /
Le vide sanitaire était visitable X | | | | /
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles X 0 /
et visitables
. Panneaux en béton préfabriqués possibilités de joints
Réserve
entre eux ces structures

Propriétaire :
Administration CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - 75 RUE DE LAXOU - 54000 NANCY

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANCY -

Contrat d'assurance : MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu’au 31 décembre 2021

Opérateur de repérage : Cyril ARNAUD

Certificat de compétence : B2C - 16 rue Eugéne Delacroix - 67000 STRASBOURG (B2C - 0894)

Date de réalisation de la mission : le 29/06/2021

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 29/06/2021
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Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

V. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante des principaux
éléments de la construction dans le cadre des travaux de I'immeuble sis :

CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet
54000 NANCY

Date de délivrance du permis de construire : <1997
Destination présente et passé du local ou de I'immeuble béti : Immeuble mixte,

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et
produits devant faire I'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante dans les
éléments de la construction et susceptibles d’étre affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Travaux de réhabilitation lourd

Programme et périmetre de repérage

Locaux et parties

" . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés g p 9 p

Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Eléments associés a la toiture / goudron
Extérieur Toiture Eléments associés a la toiture / isolant
Eléments associés a la toiture / Pare vapeur

Parois verticales extérieures et facades

ler étage Dégagement Facades lourdes y compris poteaux / Colles et joints de carré de verre

Parois verticales intérieures

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe

Rdcwe 1 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Rdc Cellier Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits & base de ciment
Rdc We 2 Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre

Rdc Salle de repos Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits a base de ciment

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Isolants acoustique

Rdc Salle de concert Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits a base de ciment

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Isolant

ler étage Salle de repas Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre

ler étage Dégagement Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduits a base de ciment

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
ler étage Cuisine Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faience
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduit & base de platre
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Quolitonsult

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’'amiante N° : 866076

12/07/2021
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

Locaux et parties
d'immeuble concernés

Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté

ler étage Wc 1

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) / Enduit a base de platre

Extérieur Facades

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) / Enduits a base de ciment

Plafonds et faux plafonds

Rdc Wc 1 Plafonds / Enduits a base de platre
Rdc Cellier Gaines et coffres horizontaux / Bandes
Rdc Wc 2

Faux plafonds / Panneaux et plaques

Rdc Salle de repos

Plafonds / Enduits a base de ciment

Rdc Salle de concert

Plafonds / Enduits a base de ciment

ler étage Salle de repas

Plafonds / Enduits a base de platre
Faux plafonds / Panneaux et plaques
Faux plafonds / Pare vapeur

ler étage Cuisine

Plafonds / Enduits a base de ciment

ler étage Wc 1

Plafonds / Enduits a base de platre

Planchers et planchers techniques

Rdc Wc 1 Revétements de sols / Colles de carrelage
Rdc Cellier Revétements de sols / Ragréage
Rdc Wc 2

Revétements de sols / Colles de carrelage

Rdc Salle de repos

Revétements de sols / Ragréage

Rdc Salle de concert

Revétements de sols / Ragréage

ler étage Salle de repas

Revétements de sols / Lino+rag

ler étage Cuisine

Revétements de sols / Colles de carrelage

ler étage Wc 1

Revétements de sols / Colles de carrelage

Extérieur Facades

Revétements de sols / Ragréage

Conduits et accessoires intérieurs

Rdc Cellier

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font I’objet du présent repérage
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VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

e Code du travail — article R4412-97

o Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

o Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

o Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

o Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

o Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la
protection des marins contre le risque d’inhalation de poussiéres d’amiante

o Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis

e Norme NFX 46-020 — Aolt 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie
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VIl.  METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d’ordre

Dans le cadre d’'une mission de repérage avant réalisation de travaux, le donneur d’ordre doit communiquer a QUALICONSULT IMMOBILIER le
programme détaillé des travaux les plans du batiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmétre de I'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de
repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélévements a analyser. Le nombre d’'investigations
approfondies, de sondages, de prélévements et d'analyses a effectuer ne peut pas étre déterminé avant 'achévement de la mission de repérage.

Le donneur d’ordre a la responsabilité de fournir a QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d’acces pour le bon déroulement de sa mission
et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de
tous les instruments d’acces nécessaires.

Le donneur d’ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit étre réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si
nécessaire, pour accéder a certaines zones. Le donneur d’ordre ou son représentant prend, a la demande de l'opérateur de repérage, les
dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requiérent ;

Le donneur d’ordre est tenu :
e de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmetre et le programme de repérage proposes ;
. de fournir les moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme
élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions d’utilisation ;
. de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par I'opérateur de
repérage ;
e dinformer 'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement a ces obligations, aucune réclamation ne pourra étre portée par le donneur d’ordre dans I’hypothése ou ce rapport
venait a étre incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :
Dans un premier temps, I'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de I'immeuble ; pour cela, il recherche des zones
présentant des similitudes d'ouvrage
Dans un second temps, il :

. recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;

. repere les matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante ;

. conclut sur la présence ou I'absence d’amiante.
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature,
localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréqguence minimale des prélevements et des sondages au
sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre
parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En
cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément a I'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que
des revétements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n‘aient pas été détectés car masqués par un autre revétement qu’il aura été
impossible d’arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revétements
étant encore en place.

3. Phase préléevement et analyse d’échantillons

Chaque prélévement a été réalisé avec un outil adapté a la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur
lequel ont été portées les indications nécessaires a son identification. Afin d’éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement
nettoyé a I'aide de lingettes humides entre chaque prélévement.

Les prélévements feront I'objet si besoin d’'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029.
Les méthodes de prélévements et d’analyses appliquées sont conformes au programme d’accréditation des laboratoires n°144 « Essais
concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau a analyser, les techniques d’analyses appliquées sont les suivantes :

e Lamicroscopie optique a lumiére polarisée (MOLP)

e Lamicroscopie électronique a transmission analytique (META).
Ces techniques d’analyses sont prescrites dans I'annexe de l'arrété du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant a
l'identification d’amiante dans les matériaux et produits

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
4 allée de Vincennes 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - Tel./Fax. : 0383935983
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00650 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676
293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 9 sur 58




® Rapport de repérage des matériaux et produits
-~ A contenant de I’amiante N° : 866076
i 12/07/2021
QUGlICOhSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES
1. Liste des locaux visités et non visités
Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques
Rdc Wc 1, Privée, Cellier, Wc 2, Salle / /
de repos, Entrée, Salle de concert
Ler étage Salle de repas, Dégagement, / /
9 Cuisine, Wc 1, We 2, We 3
Extérieur Facades, Toiture / /
2. Liste des matériaux et produits contenant de I'amiante
Néant

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Localisation - ZPSO

Composant

Partie de composant

Critere de conclusion

Wch_(j\;;vC 2 Résultat d'analyse P1, Résultat
ler éta A Revétements de sols Colles de carrelage d'analyse P9, Résultat d'analyse P28,
Cm 1 Résultat d'analyse P21
WcFlz_d\‘/:vC 2 Revétements de murs, Résultat d'analyse P2, Résultat
ler éta o poteaux, cloisons, gaines, Colles Plinthe d'analyse P10, Résultat d'analyse P29,
c m 1 coffres Résultat d'analyse P22
Rde Revétements de murs
Wc 1, Wc2 ; L . Résultat d'analyse P3, Résultat
A poteaux, cloisons, gaines, Colles Faience \ . .
ler étage coffres d'analyse P11, Résultat d'analyse P30
Cuisine
Rdc
Wc 1l N A Résultat d'analyse P4, Résultat
ler étage Plafonds Enduits a base de platre d'analyse P36, Résultat d'analyse P24

Salle de repas, Wc 1

Rdc

Cellier, Salle de repos, Salle de

Résultat d'analyse P5, Résultat

concert Revétements de sols Ragréage d'analyse P13, Résultat d'analyse P17,
Extérieur Résultat d'analyse P39
Facades
Rdc

Cellier, Salle de repos, Salle de

Résultat d'analyse P6, Résultat

concert Cloisons séches (assemblées d'analyse P15, Résultat d'analyse P19,
ler étage ' Enduits a base de ciment Résultat d'analyse P25, Résultat

Dégagement, Dégagement

Extérieur

Facades, Facades

préfabriquées)

d'analyse P26, Résultat d'analyse P40,
Résultat d'analyse P41

Conduits de fluides (air, eau,

R_dp vapeur, fumée, échappement, Calorifuges Résultat d'analyse P7
Cellier :
autres fluides)
Czl_(:i((:er Gaines et coffres horizontaux Bandes Résultat d'analyse P8
Rdc
Wc 2 Résultat d'analyse P12, Résultat
. Faux plafonds Panneaux et plaques \
ler étage d'analyse P37
Salle de repas
Salle%ce!cre 0s Cloisons seches (assemblées Résultat d'analyse P14, Reésultat
ler éta 2 réfabriquées) ' Enduit a base de platre d'analyse P35, Résultat d'analyse P31,
~eretage p q Résultat d'analyse P23

Salle de repas, Cuisine, Wc 1
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Rdc
Salle de repos, Salle de concert s . Résultat d'analyse P16, Résultat
. Plafonds Enduits a base de ciment \ ; ’
ler étage d'analyse P20, Résultat d'analyse P32
Cuisine
Rdc Cloisons seches (assemblées, . . \
Salle de concert préfabriquées) Isolants acoustique Résultat d'analyse P18
ler étage A . . \
Salle de repas Revétements de sols Lino+rag Résultat d'analyse P33
ler ctage Cloisons sgche_s (alssemblees, Isolant Résultat d'analyse P34
Salle de repas préfabriquées)
ler étage . \
Salle de repas Faux plafonds Pare vapeur Résultat d'analyse P38
ler étage Facades lourdes y compris Colles et joints de carré de . \
Dégagement poteaux verre Résultat d'analyse P27
Extérieur 212 N . ) \
Toiture Eléments associés a la toiture goudron Résultat d'analyse P42
—EZI(_L?{J?:I’ Eléments associés a la toiture isolant Résultat d'analyse P43
—EZI(_L?{J?:I’ Eléments associés a la toiture Pare vapeur Résultat d'analyse P44

Lalocalisation des prélevements sont aretrouver dans I'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification
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® Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’'amiante N° : 866076

i 12/07/2021
Quahconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L’identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans
un béatiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant
de 'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants
dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut,
I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux
situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires.
D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. |l s’agit exceptionnellement d’épanchements
pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussierement important,
habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus
graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene, ses
usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de
conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagcon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus
tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en
particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1°" juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du 1°" juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr)
et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des
gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.
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L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout
risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de 'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L.
541-2 du code de I'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise
les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussiéres.
lls sont ramassés au fur et @ mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitoét que possible, dés que le
volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1% janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...)
sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié¢ et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues
aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a 'adresse
suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le
site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere
d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheéterie pour y
déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante,
ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
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Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'amiante N°: 866076
i 12/07/2021
Quolqconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélevement | la construction composant préléevement d'amiante n° n° Interprétation
Revétements Colles de P Photo
P1 29/06/2021 de sols carrelage Wc 1-Rdc Négatif / P1 /
Revétements
de murs, Photo
P2 29/06/2021 poteaux, Colles Plinthe Wc 1-Rdc Négatif / P2 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs,
P3 20/06/2021 poteaux, Solles We 1 - Rdc Négatif / Photo /
; aience P3
cloisons,
gaines, coffres
P4 29/06/2021 Plafonds bafg%‘é'tslgtre We 1-Rdc Négatif / PETO /
P5 20/06/2021 | Revdrements Ragréage Cellier - Rdc Négatif / P';%to /
Cloisons séches Enduits a Photo
P6 29/06/2021 (assemblées, base de Cellier - Rdc Négatif / P6 /
préfabriquées) ciment
Conduits de
fluides (air, eau, Photo
P7 29/06/2021 vapeur, fumée, Calorifuges Cellier - Rdc Négatif / p7 /
échappement,
autres fluides)
Gaines et Photo
P8 29/06/2021 coffres Bandes Cellier - Rdc Négatif / P8 /
horizontaux
P9 20/06/2021 | Revetements Colles de We 2 - Rdc Négatif / Photo /
de sols carrelage P9
Revétements
de murs, Photo
P10 29/06/2021 poteaux, Colles Plinthe Wc 2 - Rdc Négatif / P10 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
de murs,
P11 29/06/2021 poteaux, Colles We 2 - Rde Négatif / Photo /
] Faience P11
cloisons,
gaines, coffres
P12 20/06/2021 | Fauxplafonds | T alneauxet We 2 - Rdc Négatif / Photo /
plaques P12
P13 29/06/2021 Re‘(’jit‘:’;gms Ragréage | Salle de repos- Rdc |  Négatif / P'Qf;o /
Cloisons seches .
P14 20/06/2021 | (assemblées, | ""go"2P35€ | salie derepos- Rdc | Négati / Photo /
) L e platre P14
préfabriguées)
Cloisons seches Enduits a Photo
P15 29/06/2021 (assemblées, base de Salle de repos - Rdc Négatif / P15 /
préfabriguées) ciment
Enduits a Photo
P16 29/06/2021 Plafonds base de Salle de repos - Rdc Négatif / P16 /
ciment
P17 20/06/2021 | ReVIements Ragréage Salle d;ggnce” Négatif / Pli‘f;o /
Cloisons seches
P18 20/06/2021 | (assemblées, Isolants Salle de concert - Négatif / Photo /
. - acoustique Rdc P18
préfabriquées)
Cloisons seches Enduits a Salle de concert - Photo
P19 29/06/2021 (assemblées, base de Négatif / /
) . . Rdc P19
préfabriquées) ciment
Enduits a
P20 20/06/2021 Plafonds base de Salle de concert - Négatif / Photo /
. Rdc P20
ciment
P21 20/06/2021 | ReVtements Colles de W 1- ler étage Négatif / Photo /
e sols carrelage P21
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g Rapport de repérage des matériaux et produits
| contenant de ’'amiante N° : 866076

12/07/2021
Quolqconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélevement | la construction composant prélevement d'amiante n° n° Interprétation
Revétements
de murs, Photo
P22 29/06/2021 poteaux, Colles Plinthe Wc 1 - ler étage Négatif / P22 /
cloisons,
gaines, coffres
Cloisons séches .
P23 20/06/2021 | (assemblées, | EM(ULBDASE | e ger grage Négatif / Fhoto /
préfabriquées) P
Enduits a . - Photo
P24 29/06/2021 Plafonds base de platre Wc 1 - ler étage Négatif / P24 /
Cloisons séches Enduits a .
P25 29/06/2021 | (assemblées, base de Degaggtr;‘egt - ler Négatif / PQ;’;" /
préfabriquées) ciment 9
Cloisons séches Enduits a .
P26 29/06/2021 | (assemblées, base de Degaggtr;‘egt - ler Négatif / Pﬁgg’ /
préfabriquées) ciment 9
Facades -
Colles et joints .
lourdes y p Dégagement - ler A Photo
P27 29/06/2021 compris de carré de étage Négatif / P27 /
verre
poteaux
P28 29/06/2021 Revetements Colles de Cuisine - ler étage Négatif / Photo /
de sols carrelage P28
Revétements
de murs, Photo
P29 29/06/2021 poteaux, Colles Plinthe Cuisine - ler étage Négatif / P29 /
cloisons,
gaines, coffres
Revétements
P30 29/06/2021 poteau. Colles Cuisine - ler étage |  Négatif / Photo /
pot ' Faience 9 9 P30
cloisons,
gaines, coffres
Cloisons seches .
P31 29/06/2021 | (assemblées, | oUtabase | oiine teretage | Negatif / Photo /
. S de platre P31
préfabriguées)
Enduits a Photo
P32 29/06/2021 Plafonds base de Cuisine - ler étage Négatif / P32 /
ciment
P33 20/06/2021 | Revetements Lino+rag Sallederepas - 1er | \jeo it / Photo /
de sols étage P33
Cloisons seches
P34 20/06/2021 | (assemblées, Isolant Sallederepas - 1er | \eo it / Photo /
) L étage P34
préfabriguées)
Cloisons seches .
P35 20/06/2021 | (assemblées, | Cnduitabase | Sallederepas-ler | oo / Photo /
) L de platre étage P35
préfabriguées)
P36 20/06/2021 Plafonds Enduitsa | Sallederepas - 1er |\« / Photo /
base de pléatre étage P36
P37 20/06/2021 | Faux plafonds | "anneauxet | Sallederepas-ler [ . / Photo /
plaques étage P37
P38 29/06/2021 Faux plafonds Pare vapeur Salle dEf repas - ler Négatif / Photo /
étage P38
Revétements . - P Photo
P39 29/06/2021 de sols Ragréage Facades - Extérieur Négatif / P39 /
Cloisons seches Enduits a Photo
P40 29/06/2021 (assemblées, base de Facades - Extérieur Négatif / P40 /
préfabriguées) ciment
Cloisons seches Enduits a Photo
P41 29/06/2021 (assemblées, base de Facades - Extérieur Négatif / pa1 /
préfabriguées) ciment
Eléments Photo
P42 29/06/2021 associés ala goudron Toiture - Extérieur Négatif / P42 /
’ toiture
Eléments Photo
P43 29/06/2021 associés ala isolant Toiture - Extérieur Négatif / P43 /
toiture
P44 29/06/2021 Elem’ent‘s Pare vapeur Toiture - Extérieur Négatif / Photo /
associés ala P44
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N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo Avis /
échantillon | prélévement | la construction composant prélévement d'amiante n° n° Interprétation
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® Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’'amiante N° : 866076

i 12/07/2021
Quahconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’amiante N°: 866076
i g 12/07/2021
Quq}mlsa%[:sult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

Planche

N1/ 2 NIVEAU: RDC - D

m —‘ Prélévement négatif
m —‘ Prélévement positif
Sondage

P12
P11

Matériaux ou Produits ‘ Représentation

Contenant de I’Amiante graphique

P10

U

Représentation

‘ Divers ‘ .
graphique

o

4

)

17

)

w \V] = (6] ~

18

P19

P I I B P Rl
| Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Cyril ARNAUD | WueenPlN @ |
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Prélévement négatif

re Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’amiante N°: 866076

i d 12/07/2021

Quqnlhlfaggsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
Planche
N°2/2 NIVEAU: R+1
P43 P42
P44 P31 P32

Prélévement positif

Matériaux ou Produits

Contenant de I’Amiante

Sondage

‘ Représentation

graphique

P27

P26

P25

P21

P22

P23

P24

‘ Divers

Représentation
graphique

P28
P29

P35

P36

P41

d1 [} PERK
| Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Cyril ARNAUD | WeeenPlN @@ |
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ANNEXE 3 - PHOTOS
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A4 contenant de I’amiante N°: 866076
i 4 12/07/2021
Quq}:ocsggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P1

ocal Wc 1 (Rdc)

Composant de la R
. Revétements de sols
construction

Partie du
composant

Colles de carrelage

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P2

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Parti | .
artie du Colles Plinthe
composant

Composant de la
construction

Présence
d’amiante
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A 4 contenant de I’amiante N°: 866076
i ? 12/07/2021
Quol,lgogsuu: Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P3

ocal Wc 1 (Rdc)

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Non

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P4

|
Composant de la Plafonds

con ct

Partie d N ~
Enduits a base de platre

composant
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de ’lamiante N° : 866076

i ! 12/07/2021
Quallcor?sult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P5

cal Cellier (Rdc)

Composant de la R
P Revétements de sols

Partie du

Ragréage
composant greag

Présence N on

d’amiante

PRELEVEMENT : P6

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

EndUitS é base de Ciment
composa

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
4 allée de Vincennes 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - Tel./Fax. : 0383935983
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00650 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 24 sur 58



re Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de ’lamiante N° : 866076

" 12/07/2021
Quahcor)sult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

Cellier (Rdc)

PRELEVEMENT : P7

Conduits de fluides (air,
(O] [ L ENIMENEN eau, vapeur, fumée,

construction échappement, autres
fluides)
Partie du .
Calorifuges
composant
Présence
d’amiante N on
/

PRELEVEMENT : P8
- e 1 =

GENEW Gaines et coffres

horizontaux
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I’amiante N°: 866076
i ? 12/07/2021
Quollcogsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P9
Wez (RdC) h

dela

Revétements de sols

Partie du

Colles de carrelage
composant

Non

Présence
d’amiante

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Plinthe
compos

Composant de la
construction

Présence
d’amiante
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I’amiante N°: 866076
i ? 12/07/2021
Qqu:&%gsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P11

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Faience
composant

Non

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P12

Faux plafonds

Panneaux et plagues

Présence
d’amiante

Plan N°

Non
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A 4 contenant de I’amiante N°: 866076
i ? 12/07/2021
Q”‘E!M'&?QS”lt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

PRELEVEMENT : P13
|

Salle de repos (Rdc)

Composant de la R
P Revétements de sols

Partie du

Ragréage
composant agreag

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P14

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Partie N
composa

Composant de la
construction

Présence
d’amiante

Non
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i 2 12/07/2021
Quollcogsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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ELEVEMENT : P15

ocal Salle de repos (Rdc)
Cloisons seches
Composant de la ,
. (assemblées,
construction . L
préfabriquées)
Partie du L .
Enduits a base de ciment
composant
Présence
‘ d’amiante Non
/

Composant de la Plafonds
con ct

Enduits a base de ciment
composant
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PRELEVEMENT : P17
Salle de concert (Rdc)

dela

Revétements de sols

Partie du

Ragréage
composant greag

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P18

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Partie du .
Isolants acoustique

composa

Présence

d’amiante

Composant de la
construction
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ocal Salle de concert (Rdc)
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Partie du
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composant
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d’amiante

Non

Salle de concert (Rdc)

Composant de la
construct

Partie d
composant

Plafonds

Enduits a base de ciment
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d’amiante NO n
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PRELEVEMENT : P25
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Présence
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Non

PRELEVEMENT : P26
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Cloisons seches
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Composant de la
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Partie d
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Non
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PRELEVEMENT : P27

o e ) T

ocal Dégagement (ler étage)

td T - o

(Ol ofe NG CAEE Facades lourdes y : ‘H THTH R " “ﬁﬁ'i
compris poteaux !cru GEGRE AR E L B R L]
Partie du Colles et joints de carré de y N / 4
composant verre r_a R e B A A AT

‘ f
" 3 v 3 3 ¥ W/ Wmra

Non J—

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P28

Composant de la R
P Revétements de sols
construct
Partie du
_ Colles de carrelage
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Présence
d’amiante
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PRELEVEMENT : P29

Cuisine (ler étage)

Revétements de murs,
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coffres

Composant de la
construction

Partie du

Colles Plinthe
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P30

Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
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Composant de la
construction

Partie d

Colles Faience
composant

Présence
d’amiante

Non
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PRELEVEMENT : P31
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Composant de la
construction

Partie du

Enduit & base de platre
composant

Présence
d’amiante

Non

PRELEVEMENT : P32

Piece ou Local Cuisine (ler étage)
Composant de la

P Plafonds
construct

Partie du
composant

Enduits a base de ciment

Présence
d’amiante

Plan N°
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Piece ou Local Salle de repas (ler étage)
de la R
Revétements de sols
Partie du .
Lino+rag
composant
‘ Présence Non

d’amiante

PRELEVEMENT : P34

Salle de repas (ler étage)

Cloisons seches
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Partie du
Isolant
composant

Présence
d’amiante

Composant de la
construction

Non
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PRELEVEMENT : P35

ocal Salle de repas (ler étage)
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préfabriquées)

Composant de la
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Partie du

Enduit & base de platre
composant

Non

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P36
Piece ou Local Salle de repas (ler étage)

Composant de la
P . Plafonds
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Enduits a base de platre
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Présence
d’amiante
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Salle de repas (ler étage)

tdel
SOl CIE Faux plafonds

Partie du

Panneaux et plaques
composant

Non

Présence
d’amiante

PRELEVEMENT : P38

Salle de repas (ler étage)

Compos de la
constructi

Pare vapeur
composa
Présence
d’amiante NO n

Faux plafonds

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
4 allée de Vincennes 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - Tel./Fax. : 0383935983
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00650 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 40 sur 58



re Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’amiante N°: 866076
i 4 12/07/2021
Quq}:gggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
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Piece ocal Facades (Extérieur)

Composant de la R
Revétements de sols
constructi

Partie du
composant

Ragréage

Présence
d’amiante

Piece ocal Facades (Extérieur)
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composa

Présence Non
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Composant de la
construction
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Facades (Extérieur)

PRELEVEMENT : P41

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Composant de la
construction

Partie du

Enduits a base de ciment
composant

Présence
d’amiante

Non

[NV EIES Eléments associés a la
construction toiture

goudron
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d’amiante
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Piece o cal Toiture (Extérieur)

N LI IEM Eléments associés a la
toiture

Partie du

isolant
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toiture
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 866076
12/07/2021

Immeuble bati concerné :

CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

3 rue Armand

www . atga fr

Herpin Lacroix

35000 RENNES
Tel 02993541 .41
Fax:02.99.354]1.42

Accréditation n® 1-3967

Liste des sites et porteées

disponibles sur www cofrac. fi

L'accrdditation du COFRAC atteste da la compiitanca des labaratolres powr ks seuls assals couverts par accrdditation qul sont (dentiflds par e symbale |

cofrac

ESSAIS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport fe concesne que les dehantiflans soumls & lanalyse teds au'lls ant &8 requs au laboratalre.
Les informations fournies por le client sent simplement retranscrites et identifides comme telles,

Client
4 ALLEF DE VINCENNES
54300 VANDOEUVRE LES NANCY

QUALICOMSLULT IMMOBILIER - MANCY

Réf. Cominande [TGA ITI421-20650

Réf Commande Clent HEODTH/ P

Prélévemeni(s) Regu an laboratoire ke

Préparationiz)

e/ 20z

Effectyée de fagon i étre représentative de Féchamtiflan conformément i larrété du ler octobre 2019 ;

= Pour une analyze au Mwroscope Optegque d Lumsére Polansee (MOLP): Prekvement 0 montage adaple sur lame de miroscopie

o - Pour une analyvse au Microscope Electronique i Transm n Anabytique (META}en fonction de la nature de la prise deseni:
{Ay- Trantement nigue en milieu aqueus {méthode nterme @ TS oo [T453)
(Bi- Tramement chimique et mécanique au chloraforme (méthode inteme : [T286)
Techniguefs) - Microscapic Optique i Lumiére Polarséc {guide HSG 244 - Appendice 21 Morphokagic et critéres apliques
Analvtiguels) La dérectson de fibres dammnte oprigu observables 31 garante sika teneur o3t supdricure ou gake & 0.1 % en masse.
- Microscapie Elegtronique @ Transmission Analytigue (purties pertinentes de la norme NF X 43-0307 : Morphologie, EDX 1
ou diffracteon Clectronigue

La dévection de fbres d'omiante est garontie sik teneur est supéricure ou égake i 0.0 % en masse

Resulanisy:

Fraction analysée

Technique analytigue

(Méthode d tien &1

Résukat ' Vareé d'amiante Ekments analvtikques

Ref dossier chent

Beauchet - S4000 NANCY
POl01 - Colles de carrelage
Revétements de sols

e féchantillon client :

B660T6 - Amiante avant travanx - CROUS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic

= We l (Rdc)!

Réf échantillon ITGA MIS2107-%18

Descriptan ITEGA © Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

hétérogéne / Joint cassant gris

Carrelage

Mom analyaé

Colle grise non séparable =
Ragréage gris hétérogene
non séparable + Joint

Cassant gns

META (A) ke 07707/
Nambre de prép

20

tions |

Nombre de supports
danalyse : 2

Amiante nen détectd 1) -
Analyste : BIL
15y

RET dossier chent

Beauchet - 54000 NANCY

REfdchantillon client @ POH0Z - Colles Plinthe - We

HHO0TE - Amiante avant avanx - CROUS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2

Ruse: Ludovie

1 {Rdc)!

Rél échantillon ITGA : MI52107-419

Dreseriptian ITGA @ Carrelage / Colle beige / Peinture | Joint

Revétements de murs, poteaux, chisons,

Nambre de supporls
d'analyse ;2

cassant gris
gaines, coffres
Carrelage — Non analysé

k Colle beige + Peinture non META 1A} ke 0T/0T/ 2021 Amiante non détecté 1)/ -

séparable Nombre de préparations : | Analyste : BIL
Mombre de supports 15
dlanalyse 2

» Jomt cagsant gris META 1A) ke 77072021 Amanle nom detecte 237 -

Mombre de préparations : | Analyste 1 BIL

La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du

lborataire

Saufdemande particuliére et éorite du client, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 14 ans

DTA 164-01 rev 13
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IMMOBILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

contenant de I’amiante N°: 866076

12/07/2021

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues

Fraction analysée
iMéthode de préparatien =t

date d'anahyse)

Rif dossier chent

EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA MIS2I07-961
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY

Réf Echantillon client : POt 4 - Pare vapeoer - Torure (Extérieur)! [escriptaon FTEGA : Matérian bitumineux noir avec couche fibrense

Eléments associés i s toiture

» Matériay bitumine ux noir META (Bl ke 07/

avee couche fibreuse

Amiante non détecté 230 -
01 Analyste : BIL

Moambre de prép
Nombre de supporis

danaly

(1} Aucune fibre damiante n'a é
abservable inféricure & b limite de déte

(2) Aucune fibre d’amiante n'a é

(%) D autre
de fibres d
EDG

fibres minérales susceptibles d8tre inhalées (dont la largeur est mfi

nte via los eritéres didentification fepor

iante optiquement

étectée, Mechantillon ohjet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fikre o

ure 0.2 migromdtre (jm b

nt ebservable, une fibre doit aveir une largeur supd

on. Paur &re apligu

étectée, Méchantillon ohjet de essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure

e de détection.

différencides

i détectées. Ces fihres ant pu

Ericure 3 3 pmiont é

wloge / D: Diffraction Eketronigue [ A Analyse

& dans les dor

analytiques (M : Moip

A1 Paur les couches réceptivnndes en viag el identifibes comine telles, b limite de détection el garantn uniguement suf la prse d'essan el non pai

couche

51 Pour les couches non-
gorontie sur chaque couche sil prise d'essai contient an plas
Les couches formalsées en gras dans ln descrpton ITGA anl &b
Siles couches étaient suscepiibles de contenir de Vam

Dians le cas d'wne demande dhimalyse d

Walidé par:

separables el Wlentifides comme telles, la lmmite de detecton est garantie sir la prise @essai. La lmmte de détectnon est

s en quantité suffisante pour anahyse

identifiées par le liborateire alors quielles n'avaient pas é4é ditinguées par le client

iante par nature elles ont fait lobjer dune analyse

inguables A Peil ne par le client, ont é1é analysées

ique(sh seules les couches non d

Emrma MIQUEU Analyste

La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du

lborataire
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Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’'amiante N°: 866076
Qualiconsult o : - 12/07/2021
IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchnrue analytigue Résubat /| Varste d'amiante Elements analyliques
iMéthode de préparatien =t
dane d'anabyse)
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA MISZ107-920
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
R Echantillan client : POIHIE - Colles Faience - We 1 (Rdc) Descriptaan MTGA - Peintures multiples en faible quantité /
Revétements de murs, poteans, chisons. Carrelage / Colle beige
paines, coffres
¥ Peintures multiples en faible META 1Ak U707 Amiante non détedts (2} -
quantié + Colle beige Moambre de préparations : | Analyste - BIL
Nombre de supperts
d'analyse 2
Carrelage MNon analyse
REF dossier chent BHO0TH - Ammdante avant tavanx - CROUS RéT échantillon FIGA - MiszneT-9z1
MONBOTS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchel - 54000 NANCY
RET échantiflon client : FO004 - Enduits & base de phitre - We | Rdeh/ Dheseription TTGA © Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en
Plafonds vrac
L Feinture en viac non META (A) e DEOT/2021 Amiante non détecté 2/ =
séparable + Enduit plitreux Nombre de préparations : | Atalyste | EWB
blane en vrae non séparable Nombre de supports 4
danalyse - 2
REf dassier chent RH60T6 - Amiante avant travanx - CROUS Ref échantillon TTGA - MIs2107-922
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - F4000 NANCY
Rt échantilon client : POUDS - Ragréape » Cellier (Rde)/ Revétements Deseriptaon ITGA - Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
de 5ok hétérogéne
Colle bitummeuse noire - Nan analysé
" Ragrénge gris hétéropéne META (A) e 0T/0T/ 2021 Amiante nen détecté ()7 -
Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client #66076 - Amiante avant travany - CROUS Réf échantillon ITGA ITI52107-923
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 34000 NANCY
Réf échantillon client : POGDE « Enduits & hase de ciment « Cellier (Rdc) Descriptian TTGA : Peintures multiples en vrac / Endut gris en
J Cloisons séches inssembkiee, préfabriquiées) vrac hétérogéne
" Peintures multiples en veac META 1A) ke 077072021 Amiante non détecté 2} -
non séparable + Enduit gris Naombre de préparations ; | Analyste : BIL
en vrac hétérogéne non Nombre de supports )
A d'analyse ;2
separable
Réfdossier chient EHG0TE - Amiante avant travaux - CROLUS Ref échantillon MGA : MIS2107-924
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - S4000 NANCY
REFEchantillon client : POBOT - Calorifuges - Celer (Rde)/ Conduits Deseriptaan MTGA : Toile fibreuse blanche avec couche
de Mides {air, eau, vapeur, fumés, d'aluminium / Matériau fibreux jaune
echappement, autres fides)
* Toile fibreuse blanche avec MOLF le 07107/ 2021 Amiante non détedte (1) -
couche d'aluminium Nombre de préparations : 2 Analyste - FLD
Nombre de supperts
d'analyse 2
b Matériau fibreux jaune MOLP e 07/07/2021 Amiante non detecte (1) -
Mombre de préparations : 2 Analysie | FLDv
Nambre de supports
danalyse : 2
La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du
laborataire
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A 4

Qualiconsult

IMMOBILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 866076
12/07/2021

Immeuble bati concerné :

CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

date

cchnque analytigue
iMéthode de préparatien =t

d'analyze}

Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues

Rif dossier chent
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY
RETEchantillon client : POIIR - Bandes - Celber (Rde) ! Gaines et
coffres horantaus

BRE0TH - Amiante avant travanx - CROUS

Ref échantillon ITGA - IMISZ107-925

Descriptaan MTGA - Matériau en aluminium / Colle polymére jaune

Matérian en aluminmm

Non analysé

¢ Colle pelymére jaune META (Bh ke 0E/07/ 2021 Amiante nen détecté (1) -
Nombre de préparations : 2 Analyste : TLP
Nombre de supports
danalyse -4
Réf dossier chent 66076 - Amiante avant travaux - CROUS Ré&f échantillom TTGA : MIS2107-926
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauche - 54000 NWANCY
Réf échantillon client - POUOY - Colles de carrelage - We 2 {Radc) ! Deescription ITGA : Carrelage / Colle grise
Revitements de sols
Carrelage -- Mon analysé
® Colle grise META (A) ke D707/ 2021 Amianie nen détecté ()7 -
MWambre de préparations ;1 Analyste : BIL
Nombre de supporis
d'analyse : 2

REf dossier chient
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 34000 NANCY

POGI0 « Colles Plinthe « We 2 {Rdc) /!
Revétements de murs, poteaus, choisons,
pames, coffres

Ref échantillon client :

R6G0TH - Amiante avant travanx - CROUS

RéT échantillon ITGA IMI52107-927

Descriptian TTGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture

Carrelage

Non analysé

L Caolle blanche + Peinture
Mombre de
Nambre

non séparable

META [A) be DT/07/2021

préparations ;|

de suppons

danalyge - 2

Amiante nan détecté 23/ -
Analysie - BIL

151

REf dassier chient
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludaovic
Beauchet - 34000 NANCY

Réféchantillon chent : POGL1 - Colles Faience - We 2 (Ralc) !

Reviétements de murs, poteaus, chisons.

gaines, colfres

HRGEOTE - Amiante avant travanx - CROUS

Réf échantillon ITGA MIS2107-928

Carrelage / Colle grise en faible quantité /
Matériau gris en faible quantité hétérogéne

Deseriptzan ITEGA :

Carrelage

MNon analyse

L Colle grise en faible quantiié
nen séparable + Matérmau

pris en faible quantité Nambre

hétérogéne non séparable

META IA) Je B7/07/2021
Mombre de prép,

iions ;|

de supports

-

danalyse 2

Amuante non détecte 2} -
Analyste : Bl
53

REfdossier chent
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue [udovic
Beauchet - 54000 MANCY

B6G0T6 - Amiante avant travanx - CROUS

Réf échantillon ITGA - IMIS2107-929

+ Matériau fibreux beige

Nambre

0g/07/2021
Mombre de prép,

iions 3

de supports

danabyse 4

Réf échantillon client : PO 2 - Panneaux et plaques « We 2 (Rdc)/ Diescription ITEGA - Enduit blane / Matériau fibreux beige
Faus plafonds
¢ Endunt blanc non séparable MOLP + META (A) ke Amiante non détectd (1)) -

Analyste : EWB
5

La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du
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A 4

Qualiconsult

IMMOBILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’lamiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 866076
12/07/2021

Immeuble bati concerné :

CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

cchnque analytigue
iMéthode de préparatien =t

date d'anahyse)

Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues

Rif dossier chent

RET échantillon client -

BRE0TH - Amiante avant travanx - CROUS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY

PG 3 - Ragréape - Salle de repos (Rde) !
Revétements de sols

Ref échantillon ITGA - IMISZ107-930

Peinture en faible quantité / Ragréage pris
hétérogéne

Deseriptian MTGA :

Peinture en fuble quantité -

MNom analysé

Ragréage gris hétérogéne

META (A le 0T/ 07/ 2021
Nombre de préparations : 1
Nombre de suppors
d'analyse : 2

Amiante non détecté {37 -
Analyste : BIL

Réf dossier chient

Reféchantillon client :

REGOTH - Amiante avant travaux - CROUS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ladowvic
Beauchet - 34000 NANCY

PO 4 -« Enduil @ base de platre - Salle de repos
{Rdc) ! Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Réf échantillon ITGA Mi52107-931

Descriptian TTGA : Peinture en vrac / Enduil plitreux blanc en

vrac avec couche cartonnée

’ Peinture en viae non
séparable + Enduit plitreux
blane en vrac aves couche

cartennée non séparable

META (A)le DE/OT/ 2021
Mombre de préparations : |
Mombre de suppors

danalyse 2

Amiante non détecté (2} -
Analyste | EWB
)

REf dossier chient

Ref échantillon client :

R6G0TH - Amiante avant travanx - CROUS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 34000 NANCY

PO S « Enduits @ hase de ciment « Salle de
tepod (Rdeh ! Closons séches assemblées,

préfabriquées)

R&F échantillon ITGA IMIS2107-932

Diescriptian TTGA © Pemtures multiples en vrac / Enduit gris en
viac hétérogéne [ Matériau plitreux blanc avec

couche cartonnée

Pemntures multiples en vrac
non séparable + Enduit gris
en vrac hétérogéne non
séparable + Matérian
plitreux blanc avee couche

cartonnés non séparable

META (A e 0T/ 07/ 2021
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Amiante non détecté 3} -
Analyste : BIL
1)

Rif dossier chent

RET Echantillon client @

EHG0TE - Amiante avant travaux - CROLS
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - SH000 NANCY

PO 6 - Enduits & base de ciment - Salle de
repos (Rded/ Plafonds

Ref échantillon ITGA IMISZI07-933

Peinture en vrac/ Enduit gris en vrac
hétérogéne

Dhescription MTGA :

Fenture en vrae non
séparable + Enduit gris en
vrac hétérogéne non

séparable

META iA) Je 07/ 072021
Mambre de préparations : |
Nombre de supporis
danabyse 1 2

Amiante non détecté (2} -
Analyste : BIL
=)

Réf dossier client

REf échantillon client ;

66076 - Amiante avant travauy - CROUS
MONBODIS = LE HUBLOT = 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY

POO17 - Ragréage - Salle de concert (Rde)/

Revétements de sols

R&f échantillon ITGA ITI52107-934

Drescription ITGA : Ragréage gris hétérogéne

Ragréage gris hétérogéne

META {A) Je DT/0T/ 2021
Mombre de préparations @ |

Nambre de supports

danalyse @ 2

Amiante non detecté (2} -

Analyste : BIL

La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du

lborataire
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I’'amiante N°: 866076
Qualiconsult o : - 12/07/2021
MMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues
iMéthode de préparatien =t
date d'anahyse)
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA IMISZ107-935
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
REF dchantillon client : P0G 8 - lalants acoustigue - Salke de concert Dhescription ITGA © Matériau fibreux noir avec couche fibreuse
AR} ! Cloisons séches (assemblées,
préfabriguées)
L Matériau fihreus noir avee MOLF le 077072021 Amuante now detecte (1) -
couche fibreuse Mambre de préparations : 2 Anatyste - FLDY
Nombre de supperts
d'analyse 2
Rér dossier chent 266076 - Amiante avant travaux - CROUS Réf échantillon TGA © MISZi0T-43e
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowvic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon clicni © PO 9 - Enduits & base do ciment - Salk de Description TTGA © Peintures multiples en vrac / Enduit gris en
concert (Rde) ! Claisons séches assembles, vrac hélémgénc
préfabriquees)
k Peintures multiples en vrac META 1A) ke 0T/0T 2021 Amiante non détectd (2)0 -
fion séparable + Enduit gris Nambre de pr 1 Analyste : BIL
cn vrac hétérogéne non Nombre de supperts )
. danalyse 2
separable
Ref dossier chent EHL0TE - Amdante avanl lravaux - CROUS Réf i chantillon TG4 MI52107-937
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - 54000 NANCY
Réf échantillon clicnt : P21 - Enduits & base de ciment - Salle de Dicscription ITGA : Peintures multiples en vrac/ Enduit gris en
concert (Rde) !’ Plafonds vrac hélérogg';m:
L4 Feintures muh i|-||.:,-. en vrac META (Al ke ODT/07/2021 Amiante non détecté 210 -
non séparable + Enduit gris Mombre de préparations : | Analyste : BIL
en vrae h\':l{'rug{:n{' - Nombre de supporis 4
. danalyse : 2
separable
REF dassier chent ERO0TH - Amiante avant travaux - CROUS REF échantillon FTGA TIS2107-938
MONBODIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowvic
Beauchet - 54000 NANCY
RéFéchantiflon client PO - Colles de carrelage - We | {ler étage)/ Descriptian ITGA : Carrelage / Colle heige / Joint cassant gris
Revélements de sols
Carrelage - Bom analysd
¥ Colle beige + Joint cassant META 1A be 0T/ 0772021 Amiante non détectd (2} -
s Nombre de préparations : 1 Analysie - BIL
Nombre de supperls
d'anabwse 2
Réf dossier chient REG0TE - Amiante avant tavanx - CROUS RéT échanvillon ITGA : MIS2107-939
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon client : POO22 - Colles Plinthe - We | {ler étage) ! Description ITGA © Carrelage ! Colle gnse / Peinture / Couche
Revétements de murs, poteaus, chisons, platreuse blanche / Joint cassant gris
panes, coffres
Carrelage + Peinture non MNon analysé
séparable + Couche
plitreuse blanche + Joint
ANt gris
L Colle grise META [A) ke 0770772021 Amiante non détects 23/
Mombre de préparations : 1 Analyste : BIL
MNambre de suppers
danabyse $ 2
La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du
laborataire
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Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’'amiante N°: 866076
Qualiconsult o : - 12/07/2021
MMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues
iMéthode de préparatien =t
date d'anabyse}
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA MMISZ107-940
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
REF échantillon client POU23 - Encuit & base de platee - We 1 {ler Dheseriptaon TGA Peinture / Enduit plitreux blen
#tngel/ Cleisons séches (assemhblées,
préfabriguées)
¥ Peinture non séparable + META 1A) ke 0T/07/ Amiante non détedts (2} -
Endunt platreux bleu Moambre de préparations : | Analyste - BIL
Mambre de supports 15
d'analyse 2
Rér dossier chent 266076 - Amiante avant travaux - CROUS Réf échantillon TGA © MSZ07-941
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon client : POU24 - Enduits 3 base de plitre - We | {ler Deseription MGA © Peinture en vrac/ Enduit plitreux blanc en
#1agel) Plafonds T
L4 Peinture en vrac non META (Al ke D8/07/2021 Amiante non détecté 23/ -
séparable + Enduit plitreux Mombre de préparations : | Analyste | EWB
blane en veae non séparable Nambre de supporis bl
danalyse : 2
REf dossicr chent B660T6 - Amiante avant travanx « CROUS Réf échantillon TTGA MMIS2107-942
MOMNBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet = 54000 NANCY
Ref echantillon cliest : POU25 - Enduits & base de coment - D gage mest Descriptaon ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogéne
dler étape)/ Cloisens séches (assemblécs,
préfabriguées)
* Peinture non séparable + META (A} Je DT 0T/ 2021 Amuante non detecté 2} -
Enduit compact gris Mambre de préparations : | Analyste @ BIL
hétéragene nom séparable Nombre de tupparts =)
danalyse ;2
RET dossier chent EH60TH - Amuante avant travaux - CROUS Réf ¢ chantillon ITGA ITIS2107-443
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavie
Beaucher - 54000 NANCY
REF échantillon client : POU26 - Enduits 3 base de ciment - D gagement Dheseription ITGA @ Enduit gris en vrac hétérogéne
{ler étage)’ Cloisons séches (assemblées,
préfabriguées)
b Endunt grs en vrac META 1A) ke 0T/ 0772021 Amiante non détecté {230 -
|lél|'.'rug-§m: Mamhbre de préparations : | Analyste : BIL
Nombre de supports 1)
d'unalyse 2
REF dossier chient BH60TH - Amiante avant travanx - CROLUS B&T échantillon ITGA : IMIS2107-444
MONBQIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
REFéchantillan client : POG2T - Colles ef joints de carré de verre - Treseriptian TTGA ; Matériau blanc en vrac / Matériau gris ¢n vrac
Dégagement {ler étage)/ Fagades lourdes ¥ hétérogéne
SOMPLis poteaus
L Matériau blanc en vrac nen META (Al ke OT/07/2021 Amiante non détecté 23 -
séparable + Matériau gris en Mombre de préparations : | Analyste : BIL
vrac hétérogéne non Nombre de supporis (8]
. dunabyse 1 2
séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rappart ne doit pas éire reproduit partielement sans l'approbation du
laborataire
Saufdemande particuliére et éorite du client, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 14 ans
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I’'amiante N°: 866076
Qualiconsult S . s 12/07/2021
MMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues
iMéthode de préparatien =t
date d'anahyse)
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA IMISZI07-945
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
RET Echantillon client : POU2SE - Colles de carrelage - Cuisine {1 er Deseriptian TTEGA < Carrelage / Colle grise
#tngel) Revitements de sols
Carrehge Non analysé
* Cuolle grise META jA) e DT/07/ 2021 Amiante non détecté (3) 7 -
Nombre de préparations : 1 Autres fibres inhalables
Nombre de supports distinguées por M. 3}
danalyse 2 Analyste : BIL
REF dossier chient E660T6 - Amiante avant travany - CROLUS Réf échantillom IMGA ITIS2107-544
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 34000 NANCY
Réf échantillon client : POU29 - Colles Plinthe - Cuisine {ler étage)! Descriptaan ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité
Revitements de murs, poteaux, chisons, hétérogéne / Joint cassant gris
ganes, coffres
Carmelage Mom analysé
L Colle grise en faible quantité META IA) ke D507/ 2021 Amiante nan datects 2}/
hétérogéne + loint cassant Mombre de préparations : | Analyste | EWB
gris Nambre de supports
i danalyse 1 2
Rl dossier chent BH60T6 - Amiante avant travaux = CROUS Réf échantillon ITGA - IMIS2I07-947
MONBOIS - LEHUBLOT - 2 Rue [udovic
Beauchet « 5400 NANCY
Rér dchantillon client @ FOGA0 - Colles Faienee - Cuisine (er étageh/ Description ITGA Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture en
Revétemenis de murs, poteausx, chisons, vrac / Couche plitreuse blanche en faible
panes, coffres quantité en vrac
Carrelage MNon analysé
L Caolle grise en vrac non META {A) le DT DT/ 2021 Amiante non détecté 2}/
séparable + Peinture en vrac Mombre de préparations : | Analyste @ Bl
non séparable + Couche Nambre |l|.: sapports Lt
danalyse | 2
plitrense blanche en faible analy
quantié en vrac non
séparable
Réf dossier client ®6607T6 - Amianie avant travany - CROUS Réf échantillon TGA : ITIS2107-048
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon client : PO431 - Enduit & base de platre - Cuising {1 er Diescriptian TTGA : Peinture en vrac/ Enduit gris en vrac
#lage}) Closons séches (assemblées, hétérogéne
préfabriquées)
¥ Feinture en vraz non META 1A} ke 07707/ 2021 Amiante non déteqté (37 -
séparable + Enduit gris en Mambre de préparations : | Analyste : BIL
vrac hétérogéne non Nombre de supports )
. danalyse 2
separable
REf dossicr chient BH60TH - Amisnte avant travaux - CROUS Réf échantillon ITGA : ITI52107-%49
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon client : POU32 - Enduits 3 base de ciment - Cuisine (1er Deseription TTGA © Peinture en vrac/ Endunt plitreux blanc en
étage) Plafonds vrac
L Peinture en vrae non META [A) ke 05/07/2021 Amiante non détects 2}/
séparable + Enduit plitreux Mambre de préparations @ | Analysie - EWH
blane en ¥rac non Sﬁpi”ﬂhh-' MNambre de suppirs 4)
d'analyse 2
La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du
laborataire
Saufdemande particuliére et éorite du client, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 14 ans
DTA 16401 rev 13 Page 7710

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
4 allée de Vincennes 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - Tel./Fax. : 0383935983
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00650 - APE 7120 B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 52 sur 58




re

Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I’'amiante N°: 866076
Qualiconsult o : - 12/07/2021
IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues
iMéthode de préparatien =t
date d'anabyse}
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA MISZ107-950
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - S4000 NANCY
RET Echantillon clignt : POUI3 - Linotrag - Salke de repas {1 er étage}! Deseriptian MTGA : Revétement souple vert / Colle polymére
Revitements de sols jaune / Peinture / Ragréage gris en faible
guantité
* Revitement souple vert + META 1Al e DEATI2021 Amiante non détecté 23 -
Calle polymére jaune non Mombre de préparations @ | Analyste : EWB
séparable + Peinture non \IM::" 'II'E “'T'_P"m 5
séparable + Ragréage gris en SIENEEE
faible quantité non
séparable
RET dossier chient 66076 - Amiante avant travauy - CROUS Réf échantillon ITGA ITI52107-951
MONBOIS = LE HUBLOT = 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 NANCY
Réféchantillon client POG34 - lsalant - Balle de repas (ler étage)/ Dreseription ITGA : Matérian ﬁbrcuxpunc
Closons séches [assemblées, préfabriguées)
* Matériau fibreux jaune MOLF e 07/07/2021 Amuante non détecté L} -
Nombre de préparations : 2 Anabyste | FLIY
Nambre de supports
d'analyse 2
REf dossier chent EHG0TE - Amiante avant travaus - CROUS Réf échantillon ITGA MIS2107-952
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - 54000 NANCY
REF Echantillon client : POG3S - Enduit 4 base de platre - Salk de repas Dhescription TTGA Enduit gris em vrac hétéragéne
dler étaged! Cloisons séches (assemblées,
prifabriquées)
" Endurt gris en vrac META (A} ke 02/ 0T/ 2021 Amiante non détectd (2)0 -
hétérogne Namhbre de préparations : | Analyste - EWE
MNombre de supports (53]
d'unabyse 2
REf dossier elient EEG0TH - Amiante avant travauy - CROUS RE échantillon ITGA : ITI52107-953
MONBOIS -« LE HUBLOT - 2 Rue Ludowic
Beauchet - 54000 NANCY
REF échantillon client : POU3 6 - Enduits 3 base de plitre - Salke de repas Deseription TTGA : Peinture en vrac/ Enduit platreux blanc en
Aler étaged! Plafonds vrac
L Peinture en vrac non META {A) e OR/07/2021 Amuanle non détecte 23/ -
séparable + Enduit plitreux Mombre de préparations : | Analysie - EW B
blane en vrac non séparable Nambre de suppors “
danalyse ;2
Ref dossier chent B660TH - Amiante avanl lavaux - CROUS Réf echantillon MTGA MMI52107-954
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchel - 54000 NANCY
REF échantillon client @ POG37 - Panseaus €1 plagues - Salle de repas Dreseription ITGA Enduit blanc © Matériau Nbreux beige
{ler étage}! Faux plafonds
¥ Enduit blane non séparable MOLP + META (A)le Amiante non dé -
+ Matériau fibreux beige OB/ 07/2021 Analyste - EWE
Mombre de préparations ; 4 15
MNambre de supports
danalyse (&
La reproduction de ce rapport nest autorisée que sous sa forme iné grake ; ce rappont ne doit pas étre reproduit particlement sans 'approbation du
laborataire
Saufdemande particuliére et éorite du client, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 14 ans
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 866076
Qualiconsult S . s 12/07/2021
MMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble béti
Immeuble bati concerné :  CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-20650 EN DATE DU 08/07/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analyséc cchmxue analytigue Résulat ! Vareed d'amiante Elments analvixjues
iMéthode de préparatien =t
date d'anahyse)
Réf dossier chient EHE0T6 - Amiante avant travaux - CROLS Ref échantillon ITGA IMISZ107-955
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - S4000 NANCY
Réf Echantillon client : POU3S - Pare vapeor - Salle de repas {ler élage) [escriptaon FTEGA : Matérian fibreux noir
/ Faux plfonds
Y Matérian fibreux neir MOLP le 07/07/ 2021 Amiante non détecté {177 -
Mombre de préparation: ;2 Analysie - FLD
Nombre de supporis
danalyse : 2
REF dossicr chent BH60TH - Amiante avant travanx - CROUS Ré&T échantillon ITGA ; ITIS2107-%56
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 MANCY
Reéf échantillon client : PO03Y - Ragréage - Facades (Extérieur) ! Descriptaan ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
Revitemenis de sols hétéropéne
Colle bitummeuse nore - Mon analysé
b Ragréage gris hétérogéne META (Al K 0T/ 0T/ 2021 Amiante non détectd (23 -
Nombre de préparations : | Analyste : BIL
MNombre de supports
d'analyse : 2
REF dossier chent B660T6 - Amiante avant travany - CROUS ReT échantillon ITGA : mis2107-957
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavic
Beauchet - 54000 WANCY
Rér échantillan client : POG40 - Enduits  base de eiment - Facades Dreseriptian TTGA : Enduit compact gris hétérogéne
iExtérieurh) Clomons séches jassemblées,
préfabriguées)
L Endun compact grs META {A) ke 0770772021 Amianie non détecté 21/ -
hétérogine Mombre de préparatons : | Analyste : BIL
Nombre de supporis
dunabyse : 2
REF dassicr chent BH60TH - Amianie avant travanx - CROUS Réf échantillon ITGA ; MIS2107-958
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic
Beauchet - 54000 MANCY
Réf echantillon client : PO{4 1 - Encluits @ hase de ciment - Facades Descriplaan TTGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris cn
iExtéricurh Closons séches jassemblées, vrac hétérogéne
préfabriquées)
b Peintures multiples en vrac META [A) e OT/07/2021 Amiante non détecté 23/ -
nen séparable + Enduit gris Mombre de préparations @ | Analyste : BIL
e Nambre de supports i)
en vrae hétérogéne non
i danalyse 2
séparable
Réf dossier chient R6G0TH - Amiante ovant travaux - CROUS Réf échantillon ITGA ITIS2107-959
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Dudowvic
Beauchet - 34000 NANCY
Réf échantillon client : POD42 « goudran - Toiture (Extérieur) / Descriptian TTGA : Matériau bitumineux neir avec gravillons avec
Elé ments associés i la toiture couche en toile
* Matériau bitumineus moir META (B) ke 0T/07/ 2021 Amiante non détectd (1) -
aver gril\-'l"ﬂmﬁ aves couche Mombre de préparations : 1 Analyste ; BIL
en toile Nombre de supporis
danalyse 2
Rt dossier chent Hooill Th - Amiante avant fravanx - CROTS BT échantillon FTGA ITI52107-%ad
MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludavie
Beauchet - S4000 NANCY
REf échantillon client : POG43 - isolant - Toiture Extéricurt! Eléments Dheseription TTGA © Matériau fibreux jaune
associes & b toibure
L Matériau fibreus jaune MOLF le 07/07/2021 Amiante non detecte {1} -
Mombre de préparations @ 2 Analysie - FLDY
Nambre de suppers
d'analyse 2
La repraduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme iniégrake | ce rapport ne doit pas éire reproduit particllement sans l'approbation du
laborataire
Saufdemande particuliére et éorite du client, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 14 ans
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® Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’lamiante N° : 866076

i 12/07/2021
Quollconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I’amiante N°: 866076
i ? 12/07/2021
Quca!:sggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

(MINLAS

ENTREPRISE

ASSQCI1
ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD
Atteste que : QUALICONSULT IMMOBILIER (490 676 293 RCS Pars)
VELIZY PLUS - Batiment E ~ 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n°127106241 destiné a garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs,
omissions qui pourraient étre commises dans |'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.
Les missions :

Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,

Diagnostics amiante avant-vente,

Dossier technique amiante,

Diagnostic gaz,

Diagnostic termites,

Exposition au plomb (CREP),

Risques naturels et technologiques,

Diagnostic de performance énergique,

Diagnostic légioneliose,

Diagnostic radon,

Etat des lieux,

Prét conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro,

Contrdle périodique amiante,

Etat parasitaire,

Loi Carrez,

Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,

Etat de l'installation électrique intérieure,

Milliémes/Tantiémes,

Diagnostic technique SRU,

Recherche de plomb dans l'eau,

Recherche de plomb avant et aprés travaux,

Etat descriptif relatif & la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),

Assainissement autonome et privatif,

Diagnostic conformité piscine,

Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,

Assistance dans I'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016

du 5 nov. 2001) : document unique

Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,

Mesure d'empoussiérement

Contrdle visuel amiante

Analyse méachefer

Potabilité de I'eau

Analyse ponctuelle d'éléments vis-a-vis de I'amiante

Dossier amiante partie privative (DAPP)

Analyse ponctuelle plomb

Chiffrage remise en état aprés état des lieux de sortie

Diagnostic installation d'assainissement non collectif

Diagnostic installation d’assainissement collectif

Recherche de zinc dans les revétements anti-corrosion avant travaux

Les som r 2
RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du 1°* janvier au 31 décembre 2021. Elle ne peut engager la
compagnie au-dela des clauses, limites et conditions de la police a laquelle elle se référe, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait & Paris, le : 01/02/2021 L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Setge Soosl 14 bd Mate of Alezandre Oyon
72000 LE MANS CEDEX 9
\
/ | s
\ ——
SocM Jasmrance Msuele § COMISON fes Société aronyme, au Gaptal de 537 062 Ml ewros  SOCKM FasRMANcs Metuale 3 OctEatons fues 500408 arongne. au Gaptal de 142 622 T06 euros
ACS Lo Mans 775 652 126 RCS Lo Mans 440 048 882 RCS Le Mans 775652 118 RCS Lo Mare 460042 174

Seges soca 14 boukevard Mane of Alesandre Oyon - 72000 Le Mans Cecx § - Ertreprsos réges par W code des assurances
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® Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de ’lamiante N° : 866076

i 12/07/2021
Quollconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
A4 contenant de I'amiante N° : 866076
Qualiconsult 12/07/2021

IMMOBILIER

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : CROUS MONBOIS - LE HUBLOT - 2 Rue Ludovic Beauchet - 54000 NANCY

cofrac "ﬁ
.

CERTIFICATION Bureau Contréle Certification

DE PERSONNES
A N° de certification
T B2C - 0894

osrona s CERTIFICATION

www. colrac fr
attribuée a :
Cyril ARNAUD

Dans les domaines suivants :

Domaine Amiante sans mention

Obtenue le : 23/03/2021 Valable jusqu’au : 22/03/2028*

Arréte du 2 puillet 2018 définissant les Critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des
organismes de certification.

Domaine Amiante avec mention
Obtenue le : 23/03/2021 Valable jusqu'au : 22/03/2028*

Arréte du 2 julllet 2018 définissant ies critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des
organismes de certification,

Domaine Plomb sans mention
Obtenue le : 02/11/2020 Valable jusqu'au : 01/11/2027*
Arcété du 2 juiliet 2018 définissant les Critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des

organismes de certification.

Domaine Electricité

Obtenue le : 02/11/2020 Valable jusqu'au : 01/11/2027*
Arrété du 2 julliet 2018 0éfinissant les cntéres de cortification des =1 de d technique et des organismes de formation et d'accréditation des
organigmes de certification

Fait 8 STRASBOURG, le 23 mars 2021
Responsable qualité,

Sandrine SCHNEIDER

‘Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de 1a survellance
La conformité de cette certification peut tre vérnfide sur le site

24 rue des Prés » 67380 LINGOLSHEIM = Tél : 03 88 22 21 97 » e-mail : b.2.c@orange.fr * www.b2c-france.com
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