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h contact@adiag.apave.com

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et avec 'accord écrit de son signataire.

Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante

Commentaires :
Nombreux déchets amiantés au sol.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
apres démolition du bati.
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Mission de repérage amiante avant démolition

» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I’'amiante :

Local / Partie Composant de la . . s Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision ZPSO
Local n°1 RDC Faux-plafond Panneaux ﬂ(sesfsux-plafond Résultat d’analyse 2012
Local n°2 RDC Faux-plafond Panneauxg(;eu:raéux-plafond Résultat d’analyse Z005
Local n°3 RDC Faux-plafond Panneauxgdaemfféux-plafond Résultat d’analyse 2005
ocal n°
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
Panneaux de faux-plafond | Résultat d’analyse
Faux-plafond gaufré (P005) Z005
Local n°4 RDC - -
Plinthes Carrelage+colle - Peinture Résultat d'analyse 2001
(POO1)
Local n*10 RDC Faux-plafond Panneaux ﬂ(sesfglux-plafond Résultat d’analyse 2012
ocal n°
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse 2001
Local n*11 RDC Faux-plafond Panneauxg(;eu:raéux-plafond Résultat d’analyse Z005
ocal n°
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse Z001
Local n°12 RDC Faux-plafond Panneaux ﬂ(sesfglux-plafond Résultat d’analyse 2012
Local n°16 RDC Faux-plafond Panneaux ﬂ:sfeaux-plafond Résultat d’analyse 2012
ocal n°
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse 2001
Local n°17 RDC Faux-plafond Panneaux ﬂ(sesfglux-plafond Résultat d’analyse 2012
ocal n°
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse 2001
Local n°26 RDC Faux-plafond Panneauxg(;eu:raéux-plafond Résultat d’analyse Z005
ocal n°
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
Local n°18 RDC Faux-plafond Panneauxgdaemfféux-plafond Résultat d’analyse 2005
o Panneaux de faux-plafond . ;
Local n°19 RDC Faux-plafond gaufré Résultat d’analyse Z005
Local n°20 RDC Revétement de mur Ciment - Faience Résultat d’analyse 2016
15x15+colle
Local n°21 RDC | Conduit de ventilation Fibres-ciment Res”'}i,to‘igg‘a'yse 2043
Local CTA RDC Faux-plafond Panneauxg(;eu:raéux-plafond Résultat d’analyse Z005
Faux-plafond Panneaux de fa’ux-plafond Résultat d’analyse Z005
Local n°23 RDC gaufré
ocal n°
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
Local n°24 RDC Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
Local n°25 RDC Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse 2020
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Composant de la . . s Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision ZPSO
R Résultat d’analyse
Revétement de sol colle (P026) 2026
Local n°27 RDC Reésultat d |
n ésultat d’analyse
Revétement de sol Dalle de sol (P025) 2025
Revétement de mur Ciment - Faience Résultat d’analyse 2016
15x15+colle
Local n°28 RDC
Faux-plafond Panneaux de fa’ux-plafond Résultat d’analyse Z005
gaufré
Plinthes Carrelage marron+ colle Result(?odzg?alyse 2020
Local n°29 RDC c e
- iment - Faience . ,
Revétement de mur 15x15+colle Résultat d’analyse 2016
o A Ciment - Faience Résultat d’analyse
Local n°30 RDC Revétement de mur 15x15+colle (P016) 2016
Local n°34 RDC Plafond Panneaux'colles fibre- Résultat d’analyse 7029
amiante (P029)
Faux-plafond Panneaux de falux-plafond Résultat d’analyse 2005
gaufré
Local n°35 RDC Revétement de mur Ciment - Faience Résultat d’analyse Z016
15x15+colle
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse 2020
Local n°36 RDC Faux-plafond Panneaux Qe faux-plafond | Résultat d’analyse 7012
lisse (P012)
. Colle - Faience Résultat d’analyse
Revétement de mur blanche15x15 (P009) 2009
Local n°37 RDC
Faux-plafond Panneaux ﬂssfeaux-plafond Résultat d’analyse 2012
Faux-plafond Panneaux (ﬁe faux-plafond Résultat d’analyse 2012
Local n°38 RDC Isse
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse Z001
Faux-plafond Panneaux ?e faux-plafond Résultat d’analyse 2012
Local n°39 RDC Isse
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse 2001
Local n°40 RDC Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse Z001
Faux-plafond Panneaux (ﬁe faux-plafond Résultat d’analyse 2012
Local n°41 RDC Isse
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse 2001
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse 2020
A Ciment - Faience . ,
Local n°42 RDC Revétement de mur 15x15+colle Résultat d’analyse 2016
N Ciment - Faience . ,
Revétement de mur 15x15+colle Résultat d’analyse 2016
Conduit de fluide n°2 Fibres-ciment Résultat d’analyse 2024
Local n°43 RDC Revétement de mur Ciment - Faience Résultat d’analyse 2016
15x15+colle
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
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@oove Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Composant de la . . s Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant  |Critére de décision ZPSO
Faux-plafond Panneaux de fa’ux-plafond Résultat d’analyse Z005
gaufré
. . o . . Résultat d’analyse
Conduit de fluide n°1 Fibres-ciment (P024) 2024
Local n°44 RDC Faux-plafond Panneauxgdaeu:féux-plafond Résultat d’analyse 2005
n . Résultat d’analyse
Revétement de sol Ciment+colle (P006) Z006
Local n°45 RDC Faux-plafond Panneaux de fa’ux-plafond Résultat d'analyse 2005
gaufré
Plinthes Carrelage+colle - Peinture | Résultat d’analyse Z001
Plinthes Carrelage marron+ colle Résultat d’analyse Z020
Local n°46 RDC ; _Ea
Revétement de mur Ciment - Faience Résultat d’analyse Z016
15x15+colle
Local n°47 RDC Faux-plafond Panneauxgdaemfraéux-plafond Résultat d’analyse Z005
Local n°48 RDC Faux-plafond Panneauxgdaeu:féux-plafond Résultat d’analyse Z005
Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°1 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°2 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°3 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
Extéri 23/06/2017)
Toiture
eur Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°4 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°5 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté (Rapport
Conduit de ventilation n°6 Amiante ciment 2JG17-57-
VANNES du
23/06/2017)
Equipement chaudiére - . Résultat d’analyse
Joint tresse Joint tresse (P069) 2069
Local n°22 RDC Equipement chaudiére Résultat d’analvse
n°1 - Joint trappe visite Fibres-ciment y Z070
(P070)
corps de chauffe
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Composant de la . . s Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision ZPSO

Conduit de fluide n°1 Joint de bride Resultat d'analyse | 7g6g
(P068)
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"~ Adiag

- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a I'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de I'ordre de mission : 199511/109434 Référence du donneur d’ordre :

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble :

ESID DE RENNES

Adresse du propriétaire :

Bureau execution de la défense
Quartier Marguerite, 1 rue du Garigliano BP14 35998 RENNES CEDEX 9

Représenté par :

Donneur d’ordre :

ESID DE RENNES

Accompagnateur : Aucun
Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur CAILLEBOTTE Antony
N° de certification de I'opérateur : 19-1455 Organisme : ABCIDIA CERTIFICATION

Nom et adresse de I'entreprise :

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO

N° de Siret :

48333631900098

RCP compagnie n° de police :

AXA IARD - RC 5271124804

- Identification compléte du batiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte :

Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 VANNES

Référence Cadastrale :

Non communiqué(e)

Date du permis de Construire :

Non communiqué(e) Date de la construction : Non communiqué(e)

Fonction principale du batiment :

Batiment

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

- Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse

Agence ITGA Rennes Saint Grégoire

Adresse laboratoire

Parc d'affajres Edonia - Batiment R Rue de la terre Adélie - CS 66862 35768
SAINT-GREGOIRE CEDEX

Numéro d’accréditation

1-5967

- Périmétre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Démolition totale du batiment 005
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Adiag

-l Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) : Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées. Plaques en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité. Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...

2. Fagades

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenétres. Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de]
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de]
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
Poutres et charpentes (périphériques et amiante, fibres-ciment, composite).

intérieures). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu. Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures. Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

9. Installations industrielles

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,
tissu amiante, freins et embrayages.

Fours, étuves, tuyauteries...

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, 'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.
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Adiag

Procédures de prélévement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention
suivante : « A » désigne la zone de l'accés au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Plan

Le repérage a été réalisé le(s):  21/06/2021

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

-l Analyse Documentaire :

Néant

- Rapports précédemment réalisés

Néant

- Résultats détaillés du repérage

» Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local n°1 RDC
Local n°2 RDC
Local n°3 RDC
Local n°4 RDC
Local n°10 RDC
Local n°11 RDC
Local n°12 RDC
Local n°13 RDC
Local n°14 RDC
Local n°15 RDC
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

"~ Adiag

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local n°16 RDC
Local n°17 RDC
Local n°26 RDC
Local n°18 RDC
Local n°19 RDC
Local n°20 RDC
Local n°21 RDC
Local CTA RDC
Local n°23 RDC
Local n°24 RDC
Local n°25 RDC
Local n°27 RDC
Local n°28 RDC
Local n°29 RDC
Local n°30 RDC
Local n°31 RDC
Local n°32 RDC
Local n°33 RDC
Local n°34 RDC
Local n°35 RDC
Local n°36 RDC
Local n°37 RDC
Local n°38 RDC
Local n°39 RDC
Local n°40 RDC
Local n°41 RDC
Local n°42 RDC
Local n°43 RDC
Local n°44 RDC
Local n°45 RDC
Local n°46 RDC
Local n°47 RDC
Local n°48 RDC
Facgade Extérieur
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Toiture
Extérieur
Local n°22 RDC
Combles R+1
» Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
> Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
Résultat
Plinthes Carrg:igr;:te:l%olle ) d’analyse Z053 Non
(P053)
Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse Z052 Non
I n°1 RDC (POS2)
Local n° ] . Se référer
Faux-plafond Panneaux d.e faux I’Qesultat 7012 Oui GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
Chappe Ciment+sable dBesuItat Z050 Non
analyse
N Carrelage 10x10 Résultat
Revétement de sol +colle d'analyse 2049 Non
Résultat
Revétement de sol Béton - Peinture d’analyse Z040 Non
(P040)
o 5 Se référer
Local n°2 RDC Panneaux de faux- Résultat .
Faux-plafond plafond gaufré d’'analyse 2005 Oui 1995?1?129434
. . . Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d'analyse 2037 Non
- 4 Se référer
Faux-plafond | ©anneaux de faux Résultat | 75051 gy GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I’Qesultat 7020 Oui GDD
Local n°3 RDC colle d'analyse 199511/109434
. . . Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d'analyse 2017 Non
Revétement de sol Carr’elage5x5 I’?esultat Z019 Non
colorée, colle et d’analyse
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
ragréage
Panneaux isolants Résultat
Mur collés d’analyse Z002 Non
(P002)
Résultat Se référer
Faux-plafond Par]n]?audx de ;ayx- d’analyse Z005 Oui GDD
plafond gaufré (P005) 199511/109434
Resultat Se référer
Plinthes Carrlejla_g(te+colle ) d’analyse Z001 Oui GDD
einture (P001) 199511/109434
Local n°4 RDC Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse Z003 Non
(PO03)
Résultat
Coffre horizontal Platre - Peinture d’analyse Z004 Non
(P004)
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
Chappe Ciment+sable dBesuItat Z050 Non
analyse
Résultat
Chappe Ciment+sable d’analyse Z050 Non
(P050)
Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse Z048 Non
(P048)
Résultat
Revétement de sol Carrelage 10x10 d’analyse Z049 Non
+colle (P049)
Local n°10 RDC . ,
Mur Panneauxllsolants I‘?esultat 7002 Non
collés d’analyse
_ 5 Se référer
Faux-plafond Panneaux d.e faux I‘?esultat 2012 Oui GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrela'ge+colle - Resultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 1995111109434
Coffre horizontal Platre - Peinture I‘?esultat Z004 Non
d’analyse
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
5 Se référer
Faux-plafond | Fanneauxdefaux-)  Reésultat = 75051 g GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Mur Panne(e;z;)I(élssolants dl‘?;s:lltz’; 7002 Non
Local n°11 RDC - Y Se référer
Plinthes Carrela_ge+co|le - I‘?esultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat Z003 Non
d’analyse
Coffre horizontal Platre - Peinture Resultat Z004 Non
d’analyse
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux d.e faux- I‘?esultat 2012 Oui GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
Plinthes Carrela_ge+co|le - I‘?esultat 7053 Non
Peinture d’analyse
Local n®12 RDC | Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2052 Non
d’analyse
Chappe Ciment+sable I‘?esultat Z050 Non
d’analyse
Coffre h? rizontal Platre - Peinture I‘?esultat Z004 Non
n°2 d’analyse
Local n°13 RDC | Revétement de mur Ciment - Crépi Resultat 2062 Non
d’analyse
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
(P062)
Panneaux de faux- Résultat
Faux-plafond plafond polystyrene d’analyse Z063 Non
+colle (P0O63)
Chappe Ciment+sable I‘?esultat Z050 Non
d’analyse
Revétement de sol Carrelage 10x10 Resultat Z049 Non
+colle d’analyse
Plinthes Carrela'ge+colle - Resultat 7053 Non
Peinture d’analyse
Mur Panneauxllsolants I‘?esultat 7002 Non
collés d’analyse
Coffre horizontal Platre - Peinture Resultat Z004 Non
d’analyse
Panneaux de faux- Résultat
Faux-plafond lafond d’analyse 2064 Non
P (P064)
Résultat
Revétement de mur | Faience grise +colle d’analyse Z060 Non
(P060)
Faux-plafond Panneaux de.fgux- Resultat 7054 Non
plafond aluminium d’analyse
Plinthes Carrelage+colle I‘?esultat Z056 Non
d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat Z059 Non
d’analyse
- Faience blanche Résultat
Local n°14 RDC Revétement de mur 10x10 +colle d'analyse Z055 Non
Chappe Ciment+sable I‘?esultat Z058 Non
d’analyse
Revétement de sol Carrelage5x5 I‘?esultat 7057 Non
beige+colle d’analyse
Condwt:je fluide Calonfugeage - Resultat 7044 Non
n°1 Tissu d’analyse
Condunode fluide Ca!orlfugeage - I‘?esultat 7045 Non
n°2 Laine de verre d’analyse
Isolation Kraft +colle I‘?esultat Z028 Non
d’analyse
Résultat
Chappe Ciment+sable d’analyse Z058 Non
(P058)
Faience blanche Résultat
Revétement de mur 10x10 +colle d’analyse Z055 Non
(P055)
Résultat
Plinthes Carrelage+colle d’analyse Z056 Non
(P056)
Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse Z059 Non
Local n°15 RDC (?059)
Panneaux de faux- Résultat
Faux-plafond lafond aluminium d’analyse Z054 Non
P (P054)
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol beige+colle d’analyse Z057 Non
9 (P057)
Condunode fluide Calorlf_ugeage - I‘?esultat 7044 Non
n°1 Tissu d’analyse
Condwt:je fluide Ca!orlfugeage - Resultat 7045 Non
n°2 Laine de verre d’analyse
Isolation Kraft +colle dBesuItat Z028 Non
analyse
Local n°16 RDC Revete_n;)e”?érde MU | Ciment - Peinture Z051 Non
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
5 Se référer
Faux-plafond | "anneauxdefaux- | Reésultat 76151 g GDD
plafond lisse d’analyse 1995111109434
Mur Panneaux,lsolants Resultat 7002 Non
collés d’analyse
5 Se référer
Plinthes Carrela_ge+co|le - I‘?esultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2048 Non
d’analyse
Chappe Ciment+sable Resultat Z050 Non
d’analyse
Revétement de sol Carrelage 10x10 I‘?esultat Z049 Non
+colle d’analyse
_ 5 Se référer
Faux-plafond Panneaux d.e faux I‘?esultat 2012 Oui GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrela'ge+colle - Resultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2048 Non
d’analyse
Local n°17 RDC Chappe Ciment+sable dl‘?esultat Z050 Non
analyse
Revétement de sol Carrelage 10x10 Resultat Z049 Non
+colle d’analyse
Mur Panneauxllsolants I‘?esultat 7002 Non
collés d’analyse
Revétement de mur Résultat
 Pilier Ciment - Peinture d’analyse Z051 Non
(P051)
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de faux- Resultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2017 Non
d’analyse
Local n°26 RDC 5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I‘?esultat 7020 Oui GDD
colle d'analyse 199511/109434
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et , Z019 Non
; d’analyse
ragréage
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de fayx- I‘?esultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Local n°18 RDC | Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat Z037 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton - Peinture Resultat Z040 Non
d’analyse
Résultat
Revétement de sol Béton - Brut d’analyse Z039 Non
(P039)
o _ 5 Se référer
Local n°19 RDC Faux-plafond Panneaux de fayx I‘?esultat 7005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2037 Non
d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2017 Non
d’analyse
; _Eat 5 Se référer
Revétement de mur Clr?gnzsfalﬁnce dl‘?esulltat Z016 Oui GDD
Xl1o+colle analyse 199511/109434
Local n°20 RDC Matériau ou
produit qui par
Plafond Lambris métal nature ne Non
contient pas
d’amiante
Revétement de sol Carrelage5x5 Résultat Z019 Non
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
colorée, colle et d’analyse
ragréage
Plinthes Carrelage arrondie I‘?esultat 7011 Non
+colle d’analyse
. Résultat Se référer
Con;:'llu[(t' de Fibres-ciment d’analyse Z043 Oui GDD
ventiaton (P043) 199511/109434
. . . Résultat
Condwrt]odze fluide Cll_zli?]zﬂégeevaegfe- d'analyse 7045 Non
(P045)
Résultat
Subeau Béton d’analyse Z046 Non
(P046)
Matériau ou
Local n°21 RDC produit qui par
Plafond Bois+tuiles nature ne Non
contient pas
d’amiante
Conduit de fluide Calorifugeage - Résultat
n°1 Tissu d’analyse 2044 Non
(P044)
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2037 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton - Brut dBesuItat Z039 Non
analyse
Résultat
Conduit de fluide Calorifuge d’analyse 2047 Non
(P047)
Résultat
Coffre vertical Badigeon - Peinture d’analyse 2041 Non
(P041)
Résultat
Local CTA RDC Clapet coupe feu Platre d’analyse 2042 Non
(P042)
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2037 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton - Brut I‘?esultat Z039 Non
d’analyse
_ 5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de fayx I‘?esultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de faux- Resultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrelage”marron+ dI‘?esull’tat 7020 Oui GDD
Local n°23 RDC colle Ra’”a I};Ste 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture ‘esu a 2017 Non
d’analyse
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et ¢ Z019 Non
; analyse
ragréage
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I‘?esultat 7020 Oui GDD
colle d'analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2017 Non
Local n°24 RDC d'analyse
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et ¢ Z019 Non
; analyse
ragréage
Faux-plafond Métal Non
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron | Résullal - 17020|  oui GDD
Local n°25 RDC colle analyse 199511/109434
. . . Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture , 2017 Non
d’analyse
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et d Z019 Non
; analyse
ragréage
Faux-plafond Métal Non
Résultat Se référer
Revétement de sol colle d’analyse Z026 Oui GDD
(P026) 199511/109434
Résultat
Isolation Kraft +colle d’analyse 2028 Non
(P028)
Matériau ou
produit qui par
Plafond Bois+tuiles nature ne Non
contient pas
Local n°27 RDC d’amiante
Reésultat Se référer
Revétement de sol Dalle de sol d’analyse 2025 Oui GDD
(P025) 199511/109434
Mur Panneauxllsolants I‘?esultat 7002 Non
collés d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2017 Non
d’analyse
Reésultat Se référer
Revétement de sol Ragréage d’analyse 2027 Oui GDD
(P027) 199511/109434
; _Eat 5 Se référer
Revétement de mur C|r;15en}5+Falle|>nce dl‘?esulltat Z016 Oui GDD
X1o+colle analyse 199511/109434
Plinthes Carrelage arrondie Resultat 7011 Non
+colle d’analyse
Local n°28 RDC Revétement de sol Carrelagg, colle et I‘?esultat Z018 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2017 Non
d’analyse
5 Se référer
Faux-plafond Panln;eaudx de ;ayx- dl‘?esulltat Z005 Oui GDD
platond gauire analyse 199511/109434
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et d’analyse Z019 Non
ragréage (PO19)
Reésultat Se référer
Plinthes Ca"e'age”mam”* danalyse | Z020|  Oui GDD
colle (P020) 199511/109434
Carrelage beige+ Résultat
Plinthes d’analyse 2021 Non
colle
(P021)
produit qui par
Plafond Lambris métal nature ne Non
contient pas
d’amiante
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat 2017 Non
d’analyse
; _Eat 5 Se référer
Revétement de mur C|r;15en}5+Falle|>nce dl‘?esulltat Z016 Oui GDD
X1o+colle analyse 199511/109434
Matériau ou
produit qui par
Plafond Lambris métal nature ne Non
contient pas
Local n°30 RDC d’amiante
Carrelage, colle et Résultat
Revétement de sol ra ré’a e d’analyse Z018 Non
greag (P018)
Plinthes Carrelage arrondie Résultat Z011 Non
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
+colle d’analyse
Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse 2017 Non
(P017)
. . Résultat Se référer
Revétement de mur C'Tgn} éfalﬁnce d’analyse Z016 Oui GDD
Xlo+colle (P016) 199511/109434
Résultat
Colle bitumineuse Colle bitumineuse d’analyse Z038 Non
(P038)
Ouvrant |nte|;|eur de Isolation I‘?esultat 7036 Non
porte n°2 d’analyse
. . . Résultat
Local n°31 RDC Revétement de mur | Ciment - Peinture d'analyse Z035 Non
Plafond Ciment - Peinture Resultat 7034 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton I‘?esultat Z033 Non
d’analyse
Porte n*1 - Ouvrant | it detanchéité Resultat 174731 Non
intérieur d’analyse
o Résultat
Porte irr:t;ri-eggvram Joint d'étanchéité d’analyse Z073 Non
(PO73)
Ouvrant |nte|;|eur de Isolation I‘?esultat 7036 Non
porte n°2 d’analyse
. . . Résultat
Local n°32 RDC Revétement de mur | Ciment - Peinture d'analyse Z035 Non
Plafond Ciment - Peinture Resultat 7034 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton I‘?esultat Z033 Non
d’analyse
Colle bitumineuse Resultat Z038 Non
d’analyse
Ouvrant intérieur de Résultat
orte n°2 Isolation d’analyse Z036 Non
P (P036)
Résultat
Plafond Ciment - Peinture d’analyse Z034 Non
(P034)
Résultat
Local n°33 RDC | Revétementde mur | Ciment - Peinture d’analyse Z035 Non
(P035)
Revétement de sol Béton I‘?esultat Z033 Non
d’analyse
Colle bitumineuse I‘?esultat Z038 Non
d’analyse
Porte n*1 - Ouvrant | it detancheits Resultat | 7673 | Non
intérieur d’analyse
. Résultat Se référer
Plafond Panneaux collés danalyse  |Z029|  Oui GDD
lore-amiante (P029) 199511/109434
Résultat
Revétement de sol Béton d’analyse Z033 Non
(P033)
Résultat
Local n°34 RDC Plafond Ciment d’analyse Z030 Non
(P030)
Mousse Résultat
Plafond Poluvréthane d’analyse Z031 Non
y (P031)
Résultat
Revétement de mur Ciment d’analyse Z032 Non
(P032)
Local n°35 RDC Faux-plafond Panneaux de faux- Résultat Z005 Oui Se référer
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
plafond gaufré d’analyse GDD
199511/109434
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et , Z019 Non
A d’analyse
ragréage
; _Eat 5 Se référer
Revétement de mur Ciment - Faience I‘?esultat Z016 Oui GDD
15x15+colle d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrelage marront | Résullal =1 7020 | oui GDD
colle analyse 199511/109434
Résultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture d’analyse 2037 Non
(P037)
Carrelage arrondie Résultat
Plinthes +colle d’analyse Z011 Non
(PO11)
: Resultat Se référer
Faux-plafond Panr;efawétlile faux d’analyse 2012 Oui GDD
plafond lisse (P012) 199511/109434
Carrelage Résultat
Local n°36 RDC | Revétement de sol 9 d’analyse Z013 Non
10x10+colle
(P013)
Résultat
Revétement de mur Colle - Faience d’analyse Z007 Non
(P0Q7)
Colle - Faience Résultat
Revétement de mur d’analyse Z008 Non
blanche3x3
(P008)
Résultat
Plinthes CarrelageI;0x1O+coI d’analyse Z010 Non
(P010)
. Résultat Se référer
Revétement de mur %?"e hF?lser;%e d’analyse Z009 Oui GDD
Local n°37 RDC ancheilox (P009) 199511/109434
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
5 Se référer
Faux-plafond | "anneauxdefaux- | Reésultat 76151 g GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
Panneaux de faux- Résultat . Se référer
Faux-plafond plafond lisse danalyse |2012| oul GDD 199511/1094
5 Se référer
Local n°38 RDC Plinthes Carrelage+colle - Resultat 7554 | oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘Resultat Z003 Non
d’analyse
Coffre horizontal Platre - Peinture I‘?esultat Z004 Non
d’analyse
N Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
_ 5 Se référer
Faux-plafond Panneaux d.e faux I‘?esultat 7012 Oui GDD
plafond lisse d’analyse 199511/109434
Local n°39 RDC - Se référer
Plinthes Carrela_ge+co|le - I‘?esultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat Z003 Non
d’analyse
A ' Résultat
Plafond Plagzigtﬁre;x ) d’analyse Z014 Non
Local n°40 RDC (P014)
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
5 Se référer
Plinthes Carrela'ge+colle - Resultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 1995111109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat Z003 Non
d’analyse
n Carrelage Résultat
Revétement de sol 10x10+colle d'analyse Z013 Non
_ 5 Se référer
Faux-plafond | " anneaux de faux Resultal = 17612  oui GDD
plafond lisse d’analyse 1995111109434
5 Se référer
Plinthes Ca”g'a.g‘f*“"”e - d',?es”l”at 7001|  Oui GDD
Local n°44 RDC einture Ra’”a ::Ste 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture ‘esu a Z003 Non
d’analyse
Coffre horizontal Platre - Peinture I‘?esultat Z004 Non
d’analyse
Fenétre intérieure - Résultat
Mastic Mastic - Peinture d’analyse Z015 Non
(P015)
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I‘?esultat 7020 Oui GDD
colle d'analyse 199511/109434
; n 5 Se référer
Revétement de mur Ciment - Faience I‘?esultat Z016 Oui GDD
15x15+colle d’analyse 199511/109434
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et , Z019 Non
; d’analyse
ragréage
Local n°42 RDC Matériau ou
produit qui par
Plafond Lambris PVC nature ne Non
contient pas
d’amiante
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2017 Non
d’analyse
; n 5 Se référer
Revétement de mur Ciment - Faience I‘?esultat Z016 Oui GDD
15x15+colle d’analyse 199511/109434
; ; 5 Se référer
Condult de fluide Fibres-ciment pesutal 12024 oui GDD
n analyse 199511/109434
; - 5 Se référer
Revétement de mur | CiMent - Faience Resultat Z016 Oui GDD
15x15+colle d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I‘?esultat 7020 Oui GDD
colle d'analyse 199511/109434
N . . Résultat
Local n°43 RDC Revétement de mur | Ciment - Peinture d'analyse 2017 Non
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et , Z019 Non
; d’analyse
ragréage
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de fayx- I‘?esultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
; ; Résultat Se référer
Condwtie fluide Fibres-ciment d’analyse 2024 Oui GDD
n (P024) 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2017 Non
d’analyse
Résultat
Local n°44 RDC | Revétementde sol Béton d’analyse 2022 Non
(P022)
5 Se référer
Faux-plafond | Fanneauxdefaux-)  Reésultat = | 75051 g GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
o . . Résultat . Se référer
Local n°45 RDC Revétement de sol Ciment+colle d'analyse Z006 Oui GDD 199511/109434
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
(P006)
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de faux- Resultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
5 Se référer
Plinthes Carrela_ge+co|le - I‘?esultat 7001 Oui GDD
Peinture d’analyse 199511/109434
Revétement de mur | Ciment - Peinture I‘?esultat Z003 Non
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plafond Lambris PVC nature ne Non
contient pas
d’amiante
5 Se référer
Plinthes Carrelage marron+ I‘?esultat 7020 Oui GDD
colle d'analyse 199511/109434
Local n°46 RDC Resultat
Revétement de mur | Ciment - Peinture , 2017 Non
d’analyse
Carrelage5x5 Résultat
Revétement de sol colorée, colle et , Z019 Non
A d’analyse
ragréage
; n 5 Se référer
Revétement de mur Ciment - Faience I‘?esultat Z016 Oui GDD
15x15+colle d’analyse 199511/109434
Résultat
Revétement de mur Faience+colle d’analyse 2023 Non
(P023)
5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de fayx- I‘?esultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Local n°47 RDC 5
Revétement de sol Carrelag(?, colle et I‘?esultat Z018 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat 2017 Non
d’analyse
Plinthes Carrelage arrondie I‘?esultat 7011 Non
+colle d’analyse
_ 5 Se référer
Faux-plafond Panneaux de fayx I‘?esultat Z005 Oui GDD
plafond gaufré d’analyse 199511/109434
Local n°48 RDC | Revétement de mur | Ciment - Peinture Resultat Z037 Non
d’analyse
Revétement de sol Béton - Brut I‘?esultat Z039 Non
d’analyse
Fenétre carreau de Résultat
verre - Mastic Joint mastic d’analyse Z078 Non
(PO78)
Escalier n°2 - Résultat
Ensemble des Carrelage+ colle d’analyse 2077 Non
marches (PO77)
Enduit ciment - Résultat
Revétement de mur Peinture d’analyse Z066 Non
(P066)
Escalier n°1 - Résultat
Extéri Ensemble des Ciment d’analyse Z065 Non
Fagade eur marches (P065)
Joint mastic - Résultat
Fenétre n°1 - Mastic Peinture d’analyse 2067 Non
(PO67)
Enduit ciment - Résultat
Revétement de mur Peinture d’analyse 2074 Non
(PO74)
n T Résultat
(PO75)
Linteau n°1 Ciment - Peinture I‘?esultat Z076 Non
d’analyse
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®roave Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
(PO76)
Fenétre carreau de Résultat
verre n°1 - Joint Ciment d’analyse Z079 Non
entre vitrage (PO79)
Revétement de sol - . Résultat
Parking Enrobé d’analyse Z080 Non
(P080)
R Résultat
Revetelzjn;rekr;:]ge sol - Enrobé d’analyse Z081 Non
(P081)
Revétement de sol - . Résultat
Parking Enrobé d’analyse 2082 Non
(P082)
R Résultat
Revetelzjn;rekr;:]ge sol - Enrobé d’analyse Z083 Non
(P083)
Matériau ou
produit qui par
Toiture n°1 Tuile nat.ure ne Non
contient pas
d’amiante
(TERRE CUITE)
Document
consulté
Conduit de . . (Rapport . Se référer
- o Amiante ciment Oui GDD
ventilation n°1 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté
Conduit de ) . (Rapport . Se référer
e R Amiante ciment Oui GDD
ventilation n°2 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté
. Extéri Conduit de ) . (Rapport . Se référer
Toiture s o Amiante ciment Oui GDD
eur ventilation n°3 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté
Conduit de ) . (Rapport . Se référer
- o Amiante ciment Oui GDD
ventilation n°4 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté
Conduit de . . (Rapport . Se référer
- o Amiante ciment Oui GDD
ventilation n°5 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Document
consulté
Conduit de . . (Rapport . Se référer
- o Amiante ciment Oui GDD
ventilation n°6 2JG17-57- 199511/109434
VANNES du
23/06/2017)
Résultat
Plafond Platre - Peinture d’analyse Z071 Non
o (PO71)
Local n°22 RDC Equipement Résultat Se référer
chaudiére - Joint Joint tresse d’analyse Z069 Oui GDD
tresse (PO69) 199511/109434
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@oove Mission de repérage amiante avant démolition
Local / Partie Etage Composant de la Partie de Critéres de Réf. | Présence | Estimatif de la
d’immeuble 9 construction composant décision ZPSO| d'amiante quantité
Equipement ] .
chaudiére n°1 - . . I’?esultat . Se référer
Joint t isit Fibres-ciment d’analyse Z070 Oui GDD
onttrappe visite (P070) 199511/109434
corps de chauffe
. . Résultat Se référer
C°“d“'t§’f fluide Joint de bride danalyse  |Z068| Oui GDD
n (P068) 199511/109434
Revétement de sol Béton - Brut Resultat Z039 Non
d’analyse
Revétement de mur | Ciment - Peinture I’?esultat 2037 Non
] d’analyse
Equ[pemergt Résultat
chaudiere n°1 - . . ,
. L. Laine minérale d’analyse Z072 Non
Joint trappe visite
(P072)
corps de chauffe
Condwt:je fluide Calonfugeage - Resultat 7044 Non
n°1 Tissu d’analyse
Résultat
Revétement de sol Laine minérale d’analyse Z061 Non
(P061)
Matériau ou
produit qui par
Plafond Bois nature ne Non
contient pas
Combles R+1 d’amiante
Matériau ou
produit qui par
Plafond Tuile nature ne Non
contient pas
d’amiante
Condwt:je fluide Ca!orlfugeage - I’?esultat 2045 Non
n°2 Laine de verre d’analyse
Isolation Kraft +colle I,?esultat Z028 Non
d’analyse

Commentaires :

Nombreux déchets amiantés au sol.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les

éventuels coffrages perdus, Il conviendra de prévoir des investigations approfondies

complémentaires aprés démolition du bati.

n'ont pu étre repérés.
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" Adiag

Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement :

Nom du client
ESID DE RENNES

Numéro de dossier
199511/109434

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°24 - Faux-plafond -

Plafond
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony Métal

Résultat amiante : Absence d’amiante

Vue d’ensemble

Nom du client
ESID DE RENNES

ELEMENT : Conduit de ventilation n°1

Numéro de dossier
199511/109434

Emplacement

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Toiture - Conduit de
ventilation n°1 -

Nom de 'opérateur
CAILLEBOTTE Antony

Date de préléevement

Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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PRELEVEMENT : P001 ‘

Nom du client

Emplacement :

Lo

Numéro de dossier

Piéce ou local - Composant

ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°4 - Plinthes -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage+colle - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n:

Carrelage+colle / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
Joint cassant gris en faible quantité non séparable +
Fr3 colle beige + matériau gris en faible quantité 0 Fibres d'amiante détectées
hétérogéne non séparable

PRELEVEMENT : P002 ‘

Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local - Composant

ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°4 - Mur -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux isolants collés
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :

Panneaux isolants collés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1 Carton avec aluminium

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P003 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°4 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocain % - hevelement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment / Peinture
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse
Fr1 blanche non séparable + enduit platreux blanc non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + matériau gris en vrac

PRELEVEMENT : P004 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°4 - Coffre horizontal -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Platre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples non séparable + matériau platreux 0 Fibres d'amiante non détectées
blanc avec fibres
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PRELEVEMENT : P005 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°4 - F lafond
ESID DE RENNES 199511/109434 -Localh = - Faux-piaiond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux de faux-plafond gaufré

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Panneaux de faux-plafond gaufré
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture non séparable + mgt_erlau compact blanc 0 Fibres d'amiante détectées
avec fibres visibles

PRELEVEMENT : P006
Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°45 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O s e ee
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment+colle

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Ciment+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise non séparable + matériau beige . B . .
Fr1 hétérogéne 0 Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P007 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°36 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 - Hocain 36 - hevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Colle - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle / Faience
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Ragréage gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
Fr3 Colle t?elge non separablle * ragreage gris non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable + colle grise non séparable

PRELEVEMENT : P008 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°36 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocaln 5o - hevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Colle - Faience blanche3x3

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle / Faience blanche3x3
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr2 Colle grise non séparable + ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°37 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -ocaln of - Revetement de
mur - Mur
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Colle - Faience blanche15x15

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle / Faience blanche15x15

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante détectées
Fr3 Ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010 ‘

Emlace_men__t :
’ /'",'.\_‘ %

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°37 - Plinthes -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage10x10+colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage10x10+colle
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogene 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°36 - Plinthes -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage arrondie +colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage arrondie +colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°36 - F lafond
ESID DE RENNES 199511/109434 - rocatn b - raux-pialond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux de faux-plafond lisse

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Panneaux de faux-plafond lisse
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1

Peintures multiples non séparable + matériau compact 0
beige avec fibres visibles

Fibres d'amiante détectées

Nom du client
ESID DE RENNES

Emplacement :

Numéro de dossier
199511/109434

PRELEVEMENT : P013 ‘

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°36 - Revétement de
sol - Sol

Nom de 'opérateur

Date de préléevement

Partie de composant

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage 10x10+colle
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Carrelage 10x10+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Joint cassant gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014 ‘

Emplacement :

. Ll
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°40 - Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Platre fibreux - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Platre / Peinture
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + matériau platreux blanc en . . . .
Fr1 P P 0 Fibres d'amiante non détectées
vrac avec fibres

PRELEVEMENT : P015 ‘

Emacement :

S

. . . 'iéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°41 - Fenét
ESID DE RENNES 199511/109434 -ocain @t -rencire
intérieure -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Mastic - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Mastic / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr Peintures multiples non sbee;i)ga;able + matériau compact 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°30 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocaln o9 - hevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Faience 15x15+colle

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ciment / Faience+colle
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
Fr3 Colle beige 0 Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P017 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°30 - Revat td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocaln 58 - hevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples non séparable + matériau compact
gris hétérogene

PRELEVEMENT : P018 ‘
Emplacement :

Fr1 0 Fibres d'amiante non détectées

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°30 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage, colle et ragréage
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Colle grise en faible quantité non séparable + . B . .
Fr2 ragréage gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°29 - Revat td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de I'opérateur Date de prélévement c Plart|e5d§ colmposan; t
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 arrelage r’;gr‘;‘;;’;ee’ colee

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage5x5 colorée, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Non analysé 0

Colle grise non séparable + ragréage beige

Fr2 hétérogene

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P020 ‘

Emplacement :

F<

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°29 - Plinthes -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage marron+ colle

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n :

Objet
Carrelage marron+ colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture en faible quantité 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
Fr3 Colle beige non séparable + matériau gris 0 Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P021 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°29 - Plinthes -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage beige+ colle
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:

Carrelage beige+ colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1

Non analysé

0

Fr2

Colle beige

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P022 |
Emplacement :

;T
Ll 3

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°44 - Revétement de

ESID DE RENNES 199511/109434 sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Béton
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Matériau gris non séparable + matériau compact gris
Fr1 hétérogéne non séparable + matériau compact beige

hétérogene

0

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023 ‘

Nom du client
ESID DE RENNES

Emplacement :

Numéro de dossier
199511/109434

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°47 - Revétement de
mur - Murs

Nom de 'opérateur

Date de préléevement

Partie de composant

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Faience+colle
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Faience+colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fro Colle grise + mater’lau beige hétérogene non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr3 Joint cassant gris en faible quantité 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°43 - Conduit de fluid
ESID DE RENNES 199511/109434 TRocan e condun e e
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Fibres-ciment

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Fibrociment gris avec fibres visibles 0 Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P025 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°27 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Dalle de sol

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n:
Dalle de sol
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Dalle dure cassante rouge 0 Fibres d'amiante détectées
Fr2 Non analysé 0
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PRELEVEMENT : P026 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RDP(':ecf oullo§;7l —Igorrjtposarltd
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 colle

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Colle polym(,‘ere jaune non séparat?le + ragré@ge gris 0 Fibres d'amiante détectées
non séparable + colle bitumineuse noire

PRELEVEMENT : P027 ‘

Emplacement :

. . . A Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°27 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ragréage
Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau bitumineux noir en faible quantité 0 Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P028 ‘

Emplacement :

=
-

LA

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°27 - Isolation -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Kraft +colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n:
Kraft +colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Papier bitumé + m.agériau fipreux jaune en faible 0 Fibres d'amiante non détectées
quantité non séparable

PRELEVEMENT : P029 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux collés fibre-amiante

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Panneaux collés fibre-amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr Fibrociment gris sousvfic;irglwssde plaque avec fibres 0 Fibres d'amiante détectées
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PRELEVEMENT : P030 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau compact gris non séparable + matériau 0
compact gris hétérogéne

PRELEVEMENT : P031 ‘

Emplacement :

Fr1 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Mousse Poluyréthane
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Mousse Poluyréthane
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau beige non séparable + mousse bleue 0 Fibres d'amiante non détectées

Fr2 Matériau gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P032 ‘

~ Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°34 - Revétement de

ESID DE RENNES 199511/109434
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Description visuelle

Matériau compact gris hétérogéne non séparable + 0
matériau compact beige hétérogéne

PRELEVEMENT : P033 |

Emplace_ment P

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Fibres d'amiante non détectées

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°34 - Revétement de
sol - Sol

Partie de composant

Numéro de dossier
199511/109434

Nom du client
ESID DE RENNES

Nom de 'opérateur Date de préléevement

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Béton
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau gris en faible quantité non séparable + 0

matériau compact gris hétérogéne Fibres d'amiante non détectées

Fr1
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PRELEVEMENT : P034 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier iece ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°33 - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:

Ciment / Peinture
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture non separa'bl'e * r‘naterlau compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées
hétérogene
Fr2 Non analysé 0

PRELEVEMENT : P035 ‘

Emplacement :

Nom du client
ESID DE RENNES

Numéro de dossier
199511/109434

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°33 - Revétement de
mur - Murs

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Partie de composant

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:

Ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Peintures multiples non séparable + toile fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées
blanche
Fro Matériau compact gris non séparable + matériau 0 Fibres d'amiante non détectées

compact beige hétérogéne
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Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr3

Non analysé 0

Nom du client

Numéro de dossier

PRELEVEMENT : P036 ‘

Emplacement :

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°33 - Ouvrant intérieur

ESID DE RENNES 199511/109434 o
de porte n°2 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Isolation
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Isolation

PRELEVEMENT : P037 ‘

Nom du client
ESID DE RENNES

Numéro de dossier
199511/109434

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°35 - Revétement de
mur - Murs

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Partie de composant

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1

Peintures multiples non séparable + matériau compact

0

gris hétérogene

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P038 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°31 - Coll
ESID DE RENNES 199511/109434 > - ~ocaln ot - Lolle
bitumineuse - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Colle bitumineuse

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Colle bitumineuse
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle bitumineuse noire 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Quantité insuffisante pour analyse 0

PRELEVEMENT : P039
Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°19 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Béton - Brut

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Béton / Brut

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau gris en faible q“a’?"te non se‘parable * 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau compact gris hétérogene
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P040 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°2 - Revét td |
ESID DE RENNES 199511/109434 Thosam e oementae se
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local CTA - Coffre vertical -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Badigeon - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Badigeon / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P042 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local CTA - Clapet f
ESID DE RENNES 199511/109434 - Rocal L 1A - Liapet coupe Teu
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Platre
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau platreux blanc avec couche cartonnée 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°21 - Conduit d
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocaln 2% - Londuit de
ventilation -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Fibres-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Fibrociment gris sousvfigirtr::sde plaque avec fibres 0 Fibres d'amiante détectées

Rapport n° : 199511/109434 A |/ Référence du donneur d’ordre :
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P044 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°21 - Conduit de fluid
ESID DE RENNES 199511/109434 Troean e L conaun e e
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Calorifugeage - Tissu

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Calorifugeage / Tissu

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Toile fibreuse blanche avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°21 - Conduit de fluid
ESID DE RENNES 199511/109434 Troean e L conaun e THide
Nom de l'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Calorifugeage - Laine de verre

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Laine minérale

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau fibreux orange avec poussiéeres 0 Fibres d'amiante non détectées
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P046 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°21 - Subeau - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n:
Béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau gris non sépa}rgble + matériau compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées
hétérogene
Fr2 Matériau compact beige hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RDEiéT_e oul I&t_::l —CCo;n;;c;sa]:'lit.d
ESID DE RENNES 199511/109434 - rocal L 1A - Londult de fluide
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Calorifuge

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n:
Calorifuge
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
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\‘ pave

" Adiag

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P048 ‘

Emplacement :
2 I N

Y 4 P
U RLY ]

Nom du client
ESID DE RENNES

Numéro de dossier
199511/109434

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°10 - Revétement de
mur - Murs

Nom de I'opérateur

Date de prélévement
21/06/2021

Partie de composant
Ciment - Peinture

CAILLEBOTTE Antony

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P049 ‘
Emplacement :

>
.

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°10 - Revétement de
sol - Sol
Partie de composant
Carrelage 10x10 +colle

Numéro de dossier
199511/109434

Nom du client
ESID DE RENNES

Date de préléevement
21/06/2021

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage 10x10 +colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Nom de 'opérateur
CAILLEBOTTE Antony

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Non analysé 0
Matériau blanc en faible quantité non séparable +
Fr2 colle grise non séparable + matériau gris non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable

Rapport n° : 199511/109434 A/ Référence du donneur d’ordre :
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" Adiag

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P050 ‘

Emplacement :
— —

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°10 - Chappe - Sol
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment+sable
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment+sable

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1 Non analysé 0
Joint cassant gris en vrac + matériau gris en vrac
Fr2 hétérogéne + peinture en faible quantité non 0
séparable

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
ESID DE RENNES

Numéro de dossier
199511/109434

PRELEVEMENT : P051 ‘

Emplacement :

Piéce ou local - Composant
RDC - Local n°17 - Revétement de
mur - Murs

Nom de 'opérateur

Date de préléevement

Partie de composant

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment / Peinture

Rapport n° : 199511/109434 A/ Référence du donneur d’ordre :
ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P052 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°1 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocain 1 - nevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°1 - Plinthes -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage+colle - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage+colle / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Colle grise non séparable + matériau compact beige
Fr2 hétérogéne + peinture en faible quantité non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P054 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°15 - F lafond
ESID DE RENNES 199511/109434 - rocatn o - Faux-platlond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux de faux-plafond aluminium

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Panneaux de faux-plafond aluminium

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Couche d'aluminium avec couche en papier 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacemen_t :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°15 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -ocain Iy - hevetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Faience blanche 10x10 +colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Faience +colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Non analysé 0

Colle beige non séparable + matériau gris non

Fr2 séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P056 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°15 - Plinthes -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage+colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Carrelage+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°15 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 O e e ee
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage5x5 beige+colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Carrelage5x5 beige+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Joint cassant gris 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle grise non séparable + matériau compact beige . B . .
Fr3 hétérogene 0 Fibres d'amiante non détectées
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition
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PRELEVEMENT : P058 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°15 - Chappe - Sol
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment+sable

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment+sable
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau beige en vrac hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059 ‘

Emplacement :
NG

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°15 - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 -rocaln 1o - hevetement de
mur - Murs
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau compact gris hétérogene 0 Fibres d'amiante non détectées
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" Adiag

PRELEVEMENT : P060 ‘

Emplacement :

. T [l

Nom du client Numéro de dossier Piece ou Io::al - Conjposant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n"14 - Revétement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Faience grise +colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Faience grise +colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Colle blanche + matériau gris en faible quantité non . B . .
Fr2 séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Combl Revét td |
ESID DE RENNES 199511/109434 sombles - Zgyeement de st
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Laine minérale

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Laine minérale

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune . s . .
Fr1 P P L J 0 Fibres d'amiante non détectées
avec poussiéres
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PRELEVEMENT : P062 ‘

Emplacement :
v 1 -

f

Nom du client Numéro de dossier Piece ou Io::al - Cor?posant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n"13 - Revétement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Crépi
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ciment / Crépi
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau blanc 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°13 - F tond
ESID DE RENNES 199511/109434 -Localn 13 - Faux-platond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement 5 Partie d‘; ct:mposla?t )
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 anneaux de faux-plafon
polystyréne +colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Panneaux de faux-plafond polystyréne +colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Colle polymére jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0
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PRELEVEMENT : P064 ‘

Emplacement :

Piece ou local — Composant
RDC - Local n°13 - Faux-plafond -
Plafond

Partie de composant

Numéro de dossier
199511/109434

Nom du client
ESID DE RENNES

Nom de 'opérateur Date de préléevement

CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Panneaux de faux-plafond
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Fr1 Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0

PRELEVEMENT : P065 ‘

Emplacement :

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 Extérieur - Fagade - Escalier n°1 -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fr1 Matériau gris hétérogéne 0

Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Fibres d'amiante non détectées

Fr2 Matériau compact gris 0
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(@vave Mission de repérage amiante avant démolition
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PRELEVEMENT : P066 ‘

Emplace

. . . | Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facade - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 xierieur - racade - Revetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Enduit compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067 ‘

’ Emplacement :
i

-

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 Extérieur - Fagade - Fenétre n°1 -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Joint mastic - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint mastic / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau compact blanc avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P068 |

) Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°22 - Conduit de fluid
ESID DE RENNES 199511/109434 Troca s yondun e THide
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Joint de bride

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de bride

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau brillant non séparable + matériau fibreux gris 0 Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P069 |

Emplacement :

= 3

g/l

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°22 - Equi t
ESID DE RENNES 199511/109434 -hocain 22 - Equipemen
chaudiére -
Nom de l'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Joint tresse

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Joint tresse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau fibreux beige avec poussiéres 0 Fibres d'amiante détectées

Rapport n° : 199511/109434 A |/ Référence du donneur d’ordre :

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 58/93



(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

" Adiag

PRELEVEMENT : P070 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°22 - Equi t
ESID DE RENNES 199511/109434 -ocaln <2 - =quipemen
chaudiére n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Fibres-ciment

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau brillant non séparable + matériau fibreux gris 0 Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P071 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°22 - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Platre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Peinture non séparable + matériau platreux blanc 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P072 ‘

Emplacement :
- "IN

-

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local n°22 - Equi t
ESID DE RENNES 199511/109434 -ocaln <2 - =quipemen
chaudiére n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Laine minérale

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Laine minérale

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau fibreux gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073 ‘

Emplacement :

\

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 RDC - Local n°32 - Porte n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Peinture non séparable + matériau beige 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P074 ‘

Emplacement :

¥

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facade - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 xierieur - racade - Revetement de
mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peintures multiples non’s’epar?ble + enduit gris en 0 Fibres d'amiante non détectées
vrac hétérogéne

PRELEVEMENT : P075 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facade - Revét td
ESID DE RENNES 199511/109434 xierieur - racade - Revetement de
mur - Murs
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr Peintures multiples non Z:zizarable + enduit compact 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P076 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 Extérieur - Fagade - Linteau n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:

Ciment / Peinture

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1

Peintures multiples non séparable + matériau compact

gris hétérogéne

0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
ESID DE RENNES 199511/109434 Extérieur - Fagade - Escalier n°2 -
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Carrelage+ colle
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Carrelage+ colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Fr1

Non analysé

0

Fr2

Colle grise non séparable + matériau gris hétérogéne
+ matériau beige en faible quantité non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P078 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier I:-‘i.éce ou local - Cor?posant
ESID DE RENNES 199511/109434 Extérieur - Facade - Fenétre carreau
de verre -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Joint mastic
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint mastic
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :
= P o

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facade - Fenat
ESID DE RENNES 199511/109434 xierieur - Fagade - Fenetre carreau
de verre n°1 -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n:
Ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau compact gris hétérogene 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P080 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier I'-"i(.‘ece ou local - ComAposant
ESID DE RENNES 199511/109434 Fxiérieur - Fagade - Revétement de
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enrobé
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enrobé
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau gris en vrac hétérogene avec poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081 ‘

Nom du client Numéro de dossier I'-"i(.‘ece ou local - ComAposant
ESID DE RENNES 199511/109434 Fxiérieur - Fagade - Revétement de
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enrobé
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n:
Enrobé
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 1 +
Fr1 agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 2 + 0 Fibres d'amiante non détectées
agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 3
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PRELEVEMENT : P082 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier I'-"it.‘ece ou local - Conlposant
ESID DE RENNES 199511/109434 Fxiérieur - Fagade - Revétement de
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enrobé
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enrobé
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 1 +
Fr1 agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 2 + 0 Fibres d'amiante non détectées
agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 3

PRELEVEMENT : P083 |
Emplacement :

3

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier L. R
ESID DE RENNES 199511/109434 Fxiérieur - Fagade  Revetement de
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
CAILLEBOTTE Antony 21/06/2021 Enrobé
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enrobé
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 1 +
Fr1 agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 2 + 0 Fibres d'amiante non détectées
agrégats d'enrobés bitumineux — prise d’essai 3
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ANNEXE : Plans / Croquis
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1 pave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante
~— Adiag
Titre : Croquis BAT 5 RDC N° planche : 1/5 N° dossier : 199511/109434 Type : Croquis
Client : ESID DE RENNES Version : 0

Intervenant : CAILLEBOTTE Antony

Date : 18/06/2021

Adresse : Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

56000 VANNES

Commentaire :

Localisation : Lieu / Zone : RDC

P030
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@dee Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

~— Adiag

Titre : Croquis RDC BIS

N° planche : 2/5 N° dossier : 199511/109434 Type : Croquis

Légende :
Bl Conduit en amiante-ciment
7 Colie de sol amianiée

Client : ESID DE RENNES

Version : 0

Intervenant : CAILLEBOTTE Antony

Date : 18/06/2021

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint
56000 VANNES

|_| Calle de falence amiantds
[ Coiie de faience amiantée
i Dalle de sol + colle

Commentaire :

Localisation : Lieu / Zone : RDC
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante

~— Adiag

Titre : Croquis Faux-plafond N° planche : 3/5 N° dossier : 199511/109434

Légende :

Type : Croquis = Faux-plafond gaufire amianta
Client : ESID DE RENNES Version : 0 wense FUX-piafond plane amiante

K . Adresse : Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint ; - :
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony Date : 18/06/2021 | o0 A NNES LT coiie de plinthe amiantée
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Lieu / Zone : RDC

B e R

L
2 | W

- |
—

s
[
5 o 2 A
| O rea W e =
1] | |
P  \
e S
e 2 u
10

-

FF

;|

ENARRVERE AN

P005|

Rapport n° : 199511/109434 A/ Référence du donneur d’ordre :

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

69/93




pave
~— Adiag

Titre : Croquis Facade BAT 5

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante

N° planche : 4/5 N° dossier : 199511/109434 Type : Croquis

Légende :

Client : ESID DE RENNES

Version : 0

Intervenant : CAILLEBOTTE Antony

Date : 18/06/2021

Adresse : Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

56000 VANNES

D lainls {fresses, hridas, frappas amianfes

Commentaire :

Localisation : Lieu / Zone : Extérieur

P081

PO75 PO74

PO79

[P080

PO77

PO70
P069

L L1 i - lllli},..]
P065
fpoeT]
P066|

PO76

P082
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Légende :

/’ . o : .
| @spave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
- Adiag
Titre : Croquis Toiture BAT 5 N° planche : 5/5 N° dossier : 199511/109434 Type : Croquis
Client : ESID DE RENNES Version : 0

Intervenant : CAILLEBOTTE Antony

Date : 18/06/2021

Adresse : Batiment 0005 Quartier Foch Delestraint

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

56000 VANNES

B Conduit en amiante-ciment

Commentaire : Localisation : Lieu / Zone : Extérieur
Ligne de faitage
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

S.2377540.0

Parc d'affaires Espace Performanees Bat K ‘u'l rac
35760 SAINT-GREGOIRE

Tel : 02990354141

Fax:02.23.22.52.27

www, kg Er

Aceréditation n® 1-3970

Liste des sites ¢l portées
disponibles sur www colfrac.fi ESSAIS

L'seerédiation du COFRAL atteste de la compévence des labaraisiies posr les seals evsais cosvenis par Pseeréditation gui sosi identilis par be symbale L

RAPPORT SYNTHETIQUE I'ANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport me cancenme qire kes dohantilions soumis d Fanalise fels quils ans énd regns our nbovaroine.
Loz informanans fourmes par e clent sons simplemen reranserites oF identfides comme rolies,

Clienl ADIAG SAINT-MALG Reéf Commande [TGA IT1421-18282
Rue des Bregeons
2 b Beél Commande Chent 19951 1/ 1094341 59227 T4-- 185093924962
FAC de ba Motinss
35400 SAINT-MALO

Préléevementis) | Regu su lnboratome le : 14/06/2021
Préparationis) | Effectade de fagon & etre representatvve de Féchantillon conformement & Farréte du ler octobre 2019
gu - Pour une analyse au Microscope Optique & Luméére Palarisée (MOLP) - Prélivement et montage adapté sus lame de microscapic
= Pour une analyse an Muroscope Electronmique a Transmssion Analytique (META) en fonctson de la nature de kb pnse d essan

(A} = Trasement mécanique en miien aquens iméthode mieme | [TOSS ou [T433)

(B - Traitement chimigquee et mécanxue au chloroforme (méthode interne - 1T286)
Techniqueish - Microscopie Optique i Lumidre Polanisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et enitéres optiques
Analytiquels) La détecton de fibres damiante optiquement observables st garante si b leneur est supérncure ou égale 3 01 % en masae

- Microscopie Electromque 4 Transmission Analytigue (partics perimentes de la norme NF X 43.050) : Mosphologse, EDX en
ou  diffraction ectronijue
La détecton de fibres damiante st garantie 51 la teneur est supéneure ou cgabe a0, 1 *e en masse.

Résultatis)
Fraction analysée lechrgque analyisgue Résultat / Variété d'amiante Flements anabytiques
(Méthade de prépasation et
date d'analyseh
Ref dosser chemt | ESID DE RENNES + - Biatmment 0005 Criartier Reéf échantillon [TGA IT142106- 14341
Foch Dielestraing - S6000 - VANNES
Réf échantilion clemt POO - Camrelage Hoolle - Peinture - RIC - Local Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris en
n°4 - . Pinthes faible quantité / Carrelage / Colle beige /
Matérian gris en faible quantité hétérogéne
P Pemtures multiples META (A be 18/06/2021 Amiamte non détectd (1) -
Nombre de préparations © | Analyste - LEN
Mambre de supports
d'apalvse 1 2
Carrelage azs Non analysé
¥ Joint eassant gris en faible META (A) be 18/06:/2021 Présence de fibres d'amente /
quantité non .*I':pﬂlrllhl\‘.' " .‘inm.bn.'du préparations - | Chrysotile Analyste - LEN
Colle beige + Matériou gris Hombre desmpporiy &
g ! dianalyse - 2
en fuible quantité
hétérogéne non séparable
Réf dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 OQuarties Ref échantillon ITGA ITI42106- 14342
Foch Delestraint - 56000 - VANNES
Reéf échantilfon chent P2 - Panmeaux isotants collés - RDC - Local Descrption [TGA : Carton avec aluminium
n°4 - - Mur
» Carton avee aluminirm META(A) le 1 87062021 Aminnte non détectd (1)7 -
Mombre de préparabons - | Analyste | LM
Nombre de supporns
dianalyse - 2

La reproduction de ce mapport n'est autorisée que sous s fome midgrale | ¢e rappon ne doit pas Sire reprodud pamicllensent sans [approbation du
Eaboratoire

SZauf demande partscubére et donte du chent. les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analvsde Technique analytsque Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques
(Méthade de préparation et
date danalyseh

Réf dossier client - ESID DE RENNES + - Biitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA ; IT142106-14343
Foch Delestraing - S6000 - VANNES
Réf échantilion client POOG - Ciment - Peinture - RDC - Local n°4 - Description ITGA - Pemtures multiples / Toile fibreuse blanche /
Murs - Revétement de mur Enduit platreux blane / Maténan pris en vrac
Y Peintures multiples non METAA) be 187062021 Amiante non détecté (1) 7 -
séparable + Toile fibreuse Nombre de preparations - 1 Analyste | L5M
Nombre de supports 131

blanche mon séparable «

i - 5
Enduit pliitreux blase non Fuinhme 2
separahle + Maténau gris en
yrad
Réf dossier client | ESID DE RENNES + - Bitiment 0003 Quartier REf dchantillon [TGA IT142106- 14344
Foch Delestrame - 36000 - VANNES
Réf dehantilion chent © 004 - Pitre - Peinture - RDC - Local 4 - - Dresceiption [TGA - Pemtures multiples / Matériau plitreux blanc
Coffre horizontal avee fibres
L] Pentures multiples non MOLP + META (Al le Amiante non détecté (14 -
séparable + Matérau 185062021 Analyste : LGM
platreux blane avee fibres Nobre de préparations : 3 4
Nombre de supports
dannlvee -4
Réf dossier client : ESID DE RENNMES 4+ - RBitiment 0005 OQuarties REf échantillon [TGA IT142106- 14345
Foch Delestramt = 6000 = VANNES
Réf échantilion client OIS - Panncasix de faun-plafond gaufré - REC Description [TGA : Pemture / Matérian compact blane avee fibres
- Local n*4 - Plafond - Faux-plafond visibles
L Pemnture non séparable + MOLP ke 1670672021 Présence de Abres damante
Matériau compact blane Mombre de préparations - 2 Amosate = Chrysotile Analyste - NLG
avee fibres visibles Nombre de supports 4

d'analyse - 2

Réf dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14346
Foch Delestraing - 36000 - VANNES
Réf échantiion chent | PO - Ciment+oolle - RDE - Local 45 - Sad - Diescription [TGA - Colle grise / Maténau beige hétérogéne
Revétement de sol
] Colle ERSE non xéparuhtc ' META (A} ke 180672021 Présence de Abres d'amiante /
Matériau beige hitérogéne Mombre de préparations - 3 Chrysotile Amalyste | VMP
Nombre de supports (4
danalvee 6
Réf dossier client | ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quarties REf échantillon [TGA IT142106-14347
Foch Diclestraing - S6000 - VANNES
Réf échantilion chent - POOT - Colle - Fakence - RDC - Local n* 36 - Diescription ITGA - Carrelage / Colle beige / Ragréage gris / Colle
Mugs - RevEtement de sol grise / Ragréage gris hétérogéne
Carrelage - Non analyse
» Colle beige non séparable + META (A) be 197062021 Amiante non détecté (1) 7 -
Ragréage gris non séparable Neombre de préparations - 2 Analystie | GEB
+ Colle prise non séparable Nombre de supports 4
dlanalyvee “4
b Ragréage gnis hélérogéne META (A) le 185062021 Amiante non détecté (17 -
Nombre de préparations - | Anabvste - MYF
Nombre de supports
danalvee 2

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
Eaboratoire

Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée

Technique analytique
(Méthade de préparation et
date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

' Collc gnse non séparable +

META (Al 18/06/2021

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Riltiment 0005 Quartier Réf dchantillon [TGA ; [T142106- 14348
Foch Delestraint - 36000 - VANNES
Réf échantilion client POOS - Colle - Fasence Blanche3x3 - RDC - Local Description ITGA - Carrelage / Colle grise / Ragréage gns
n°36 - Mugs - Revétement de sol
Carrelage = Mo analysé

Amiante non détects (1) /7 -

Réf échantilfon client

Foch Delestraing - 36000 - VANNES

MK - Colle - Fadence blanchel 5x15 - RDC -
Local n°37 = Mur - Revétement de mur

Ragréage gris Mombre de préparations - | Analyste : L5M
MNombre de supports 4
danalvee - 2
Réf dossier chent | ESID DE RENNES 4 = Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA - IT142106- 14349

Description [TGA - Carrelage / Colle beige / Ragréapge pris

» Colle gnse non séparahle +

META (A be 187062021

Camrelage Won analyse
¥ Colle beige META (A) ke 1806572021 Présence de fbres d'nmeanie
Nombre de préparations © 1 Chrysotifie Analyste - MYF
Nombre de suppors
d'analyse -
¥ Ragréage gris META{A) Je 18/06,72021 Amiante non détecte (1)7 -
Neombre de préparations | | Analysie - MYF
Nombre de supports
d'analyse - 2
Ref dossier client © ESID DE RENNMES 4 - Bitiment 0005 Quarticr Reéf échantillon [TGA [T142106- 14350
Foch Delestraimt - S6000 - VANNES
R échantiion chent P00 - Camrclage 103105 colle - ROC - Local 637 Dieseription [TGA © Carrelage / Colle grise / Ragréage gnis
= = Flinthes hétérogéne
Carrelage - Non analysé

Amfante od détects (1) -

Ragréage gris hétéroptne Nombre de préparations - | Analyste - AMH
Mombre de supports 4}
danalyse - 2
Reéf dossicr client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartics Rl dehantillon [TGA IT142106- 14351
Foch Delestraing - S6000 - VANNES
Réf échantiBon chent © 1011 - Carrelage amondie +eolle - RDC - Local Description [TGA - Carrelage / Colle beige
0°36 - - Mimthes
Carrelage Non analysé
¥ Colle beige META(A) be 180672021 Amiante non détecté (1) 4 =«
Nembre de préparations | 2 Analvste @ AMH
Nombre de supports
dlanalvee -4

Riéf dossier client |

Reéf échantillon client :

visibles

Pemtures multiples non

ESID DE RENNES ¢ - Biltiment 0005 Quartier
Foch Delestrant = S6000 = VANNES

P12 - Fanmeaux de faux-plafond lisse - RDC -
Local n°36 - Plafond - Faux-plafond
MOLP ke 165062021

Réf échantillon [TGA [T142106- 14352

Peintures multiples / Matériau compact beige
auee fibres Viaibles

Drescription TTGA :

Présence de Fbres d'amaante /

séparable + Matériau Nombre de préparations - | Chrysotfe Analyste : NLG
compact beige aves fibres Nombre de supports (4)
dianalyse - |

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du

Eaboratoire

Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée

Technique analytique
(Méthade de préparation et
date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Riéf dossier client
Reéf échanrilion client

Carrelage

' Collc gnise

r Joint cassant gris

ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quarticr
Fouh Delestraint - S6000 - VANNES
P13 - Camrclage 10x10Hcolle - RIBC - Local
n°36 - 5ol - Revétement de sol

META (Al 18/06/2021
Nombre de prépamtions - |
MNombre de supports
danalvee - 2
META (A) ke 1870652021
Nombre de préparations - |
Nombre de supports
danalvee 3

Ref dehantillon [TGA, [T142106- 14353

Drescription [TGA - Carrelage / Colle grise / Jomt cassant gris

Non analysé

Amiante non détects (1) /7 -
Analyste : BMB

Amianie non détecté (1] -
Analyste | BMB

Reéf dossier chient ©

Réf échantillon chent

¥ Penture non separable +

ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier
Foch Dielestraing - S6000 - VANNES

014 - Mitre fibreux - Peinture - RDC - Local
040 - Plafond - Plafond

MOLPF + META (Al le

Réf échantillon [TGA IT142106- 14354

Peinture / Matériau plitreux blanc en vrac avec
fibres

Amiante non détecté (117 -

Diescription ITGA -

L] Pemtures multiples non
séparable + Matérau

Fendtre intéricure
META (A be 18/06/2021
Nombre de préparations - 1

Matérian plitreux blane en 18/04/2021 Analyste | BRC
s aiic Blves Nombre de preparations - 3 131
Nombre de supporns
d'analyee : 4
Réf dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14355
Foch Delestraint - 56000 - VANNES
R Echantilion chent - P01 % - Mastic - Petnture - RDC - Local n*81 - - Diescription [TGA : Peintures multiples / Matériau compaet beige

Amiante non détecté (1)7 -
Analyste - AMH

¥ Peintures multiples

Local n°30 - Murs - Revétement de mur
META(A) ke 1870672021

compact beige MNombre de supports 4
dianabvee - 2
Réf dossicr clicnt: ESID BE RENNES + - Bisiment 0005 Cuarticr RéF Echantillon [TGA | IT142106-14356
Foch Delestraint - 56000 - VANNES
Réf échantilon chent - PO16 - Ciment = Fasence 15%15+colle - RDC - Dhescription [TGA - Peintures multiples / Carrelage / Colle beige

Amiante non ditects (117 -

¥ Peintures multiples non
séparable + Maténau
compact gris hétérogbne

Murs - Revetement die mur

META (A) ke 18/06/2021
Nombre de préparations . |
Mombre de supports
dlanalvse - 3

MNombre de préparations - | Analyste | BMB
Nombre de supporns
d'analvee 1 2
('un-r_-hsq_r Non analvsé
] Colle beige METAA) ke 187062021 Présence de fibres d'amiante /
Nombre de préparations - | Chrvzotile Autres fibres inhalables
Nombre de supports distinguées par M. (2}
dlanalvee - 3 Amalvare @ BhE
Réf dossier client ESIE DE RENNES ¢ - Bitiment 0005 Quarticr Reéf échantillon [TGA [T142106-14357
Foch Delestraing - SG000 - VANNES
Réf échantilion chent POIT - Ciment - Peinture - RDX - Local n30 - Description ITGA ; Pemtures multiples / Matériau compact gris

hétérogéne
Amiante non dévecté (1) 7 -
Analyste | BRC
4}

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du

Eabisratoire.

Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouartier
Foch Delestraint - 36000 - VANNES
Reéf échanrilion client PO18 - Carvelage, colle et ragréage - RDIC -
Lecal n°30 - Sol - Revitement de sol
Carrelage -

' Colle grise ¢n faible quantité META (A be 18/06/2021

REf dchantillon [TGA, ; [T142106- 14358

Carrelage / Colle grise en faible guantité /
Ragréage gris hétérogéne
Non analvsé

Deescription [TGA :

Adiaate non ditects (10 -

¥ Colle grise non séparable + META (A} le 18/06/2021

nom separable + Ragréage Nombre de préparations - | Analyste - AMH
gris hétérogéne Nombre de supports 4
danalyse 2
Béf dossier chent | ESID DE RENNES + = Ritment 0005 Quartier Rdi &chantillon [TGA IT142106- 14359
Foch Delestraing - $6000 - VANNES
Réf échantiion chent PO19 - CarrelageSss colorée. colle e1 ragréage - Description ITGA Carrelage / Colle grise / Ragréage beige
RO - Local n*29 - S0l - Revétement de sol hétérogéne
Carrelage - Nop analved

Amiante non détecté (1) 4«

Revetement de sal

META (A) e 18/06/2021
Nombre de préparations - |
MNombre de supports
danalvee - 2

b Maténimu gris non séparable
+ Matériau compact gris
hétéropéne non séparable +
Materizu compact beige

hérérogene

Ragréage beige hétérogéne Mombre de préparitions - 1 Analyste | AQP
Nombre de supports (4
danalyee - 2
Réf dossier chient | ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Rl dchantilion [TGA [T142106- 14360
Foch Delestraint - S6000 - VANNES
Réf échannilion chent PO20 - Carrelage marron+ colle - RDC - Local Description [TGA - Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle
n°29 - - Pinthes beige / Maténau gris
L4 Penture en fible quantité META{A) e 180652021 Amianie non détecté 1)/ -
Nombre de préparations © 1 Analyste | LSM
Nombre de suppons
dianalyse - 2
Carrelage o analysé
L] Colle beige non séparable + META (A} ke 180672021 Prézemce de Abres dumiante /
Matériau gris Nombre de préparabions - | Chrysotle Analyste | L33
MNombre de supports 4
damalyse - 3
Reél dossier client ! ESID DXE REMNES + - Bitiment 0005 Cuartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14361
Foch Diclestraing - 56000 - VANNES
Réf échantifion chent - PO21 - Carrelage beige+ colle - RDC - Local Description ITGA - Carrelage / Colle beige
n“20 .- - Plinthes
Currelage - Non analysé
» Colle beipe META (A ke 19/0672021 Amiante non détecté (14 -
Nembie de préparations - X Analyste | GEB
Nombre de supports
dlanalvee -4
Rif dossier client © ESID DE RENNES 4 - Bitment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA ITIAZ106- 14362
Foch Délestramt = S6000 = VANNES
Réf échaniiion chent P22 - Béton - RDC - Local n°44 - Sof - Deseription [TGA ; Matériau gris / Maténiau compact gris

hétérogéne / Maténau compact beige
hétérogéne

Amiante non détects (1) 7 -
Analyste ; VS
(4}

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
Eaboratoire

Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytsque Résultat / Vamété d'amiante Elements annlytiques
(Méthade de préparation et
date danalyseh
Riéf dossier client ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA ; IT142106- 14363
Fouh Delestraint - S6000 - VANNES
Réf échantilion client P23 - Faienee-teelle - RDC - Local n?47 - Murs Description ITGA - Carrelage / Colle grise / Maténau beige
- Revétement de mur hétérogéne / Jomt cassant gns en faible
quantité
Carrelage Non analysé
L Colle grise + Matériau beige META(A) ke 1870622021 Amiante non détecté (1) -
hétérogéne non séparable Nombre de préparations - 1 Analyste - LUT
Nombre de supports (4)
dianalyvse - 2
' Joint cassant gris en fable META{A) ke 187062021 Amiante non détecté (17 -
quantité Nombre de préparations - 1 Analyste : LUT
Nombre de supports
dlanalvse - 2
Réf dossier client ! ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quarticr Réf échantillon [TGA ITI42106- 14364
Foch Delestramt - 56000 - VANNES
Réf échantilion chent P24 - Fibres-ciment - RDC - Locad n°43 - - Description ITGA - Fibrociment gris avec fibres visibles
» Fibrociment gris avee fibres MOLP e 16/506/2021 Présence de fbres d'amiante /
visibles Mombre de préparations | 2 Chrysotihe - Crocidoline Analyste | NLG
Nombre de supports
dianabvee - 3
Reéf dossier client | ESID DE RENNES + - Ritiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14365
Foch Delestramt = 56000 - VANNES
Réf échantiion chient P25 - Dalle de sol - RBC - Local n'27 - Soi - Deseription [TGA ; Dalle dure cassante rouge / Poussiéres
Revétement de sol
o Dalle dure cassante rouge META (B ke 1870672021 Présence de fibres d'amante /
Mombre de préparations © 1 Chrysotle Analyste | BRC
Nombre de supporns
dianalyse - 2
Poussidéres Nom analyse
RBéf dossier client ; ESID DE RENNES + - Blitiment 0005 Quartier Réf échantllon [TGA IT142106- 14366
Foch Delestraing - S6000 - VANNES
Béf échantilion client - P26 - colle - RDC - Local n°27 - Sol - Drescription [TGA - Colle polymére jaune / Ragréage gris / Colle
Revétement de sol bitumineuse noire
L Colle polyvmére jaune non MOLP ke 16/06/2021 Présence de fbres d'amaante £
séparable + Rogrénge pris Neombre de préparations | 2 Chrysotie Analyate | NLG
non séparable + Colle Hombes: de suppors @
R 3 ! danalyse - 2
hitumimeuwse noire g
Bl dossier client . ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quarticr RéF dchantillon ITGA IT142106- 14367
Foch Dielestraing - S6000 - VANNES
Réf échantiflon chent PO2T - Ragréage - RDC - Local n*27 « S0l = Dhescription [TGA - Matérian bitumineux noir en faible quantité /
Revétement de sal Maténau compact gris hétérogéne
’ Matérinu bitumineus noir en META (B} ke 1870672021 Présenes de fibres o ameanite /
faible quantité Nombre de prépartions - Chrysottle Analyste | BMB
Nombre de supports
dianalyvee - 4
' Matenou compact gris META(A) be 1870672021 Amiznte non détectd (1) -
hitéropine Mombre de préparations - | Analyste | LSM
Nombre de supports
danalvse 2
La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
Eaboratoine
Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouartier

Réf dossier client
Foch Delestrant - S6000 - VANNES
Réf échantilion clent PO2R - Kraft +colle - RDC - Local n"27 - -
Eenfation
4 Papier bitumé + Matériau MEOLIF + META () le

REf échantillon [TGA IT142106-14368

Papier bitumé / Matériau fibreux jaune en
faible quantité

Amiznte non détecté (1) 4 -

Diescription [TGA -

Pafond

4 Matériau compact gris non META {A) le 18/06,/2021
Nombre de préparations © 1
Nombre de suppors

dlanalvee - 2

séparable + Maténau
compact pris hétérogéne

fibreux paune cn fasble 180642021 Amnalyste : BMB
quantité non séparable Nombre de préparations : 4 (4
Nombre de supports
dlanalvse -6
Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA ; T142106- 14369
Foch Debestraing - $6000 - VANNES
Réf échantilion client P029 - Panneaux collés fibre-amiante - RDC - Description [TGA Fibrociment gns sous forme de plaque avec
Local n°34 - Plafond - Mafond fibres visibles
3 Fibrociment gris sous forme MOLP e 165062021 Présence de Abres damante £
de plaque avee fibres visibles Nombre de préparations - | Chrysonle Analyste | NLG
Nombre de supports
dlanalvee - 1
Ref dossier clhient ESID D RENNES 4 - Bitiment 0005 Cuartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14370
Foch Delestraing - $6000 - VANNES
Réf échantiion chent PO30 - Ciment - RDC - Local n°34 - Plafond - Description ITGA Matériau compact gns / Maténau compact gris

hétérogéne
Amiante non détecté (1) 4
Analyste : LSM
41

Rl dossier client | ESID DE RENNES - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestramt - 36000 - VANNES
P31 - Mousse Poluvréthane - RIDC - Local
n°34 - Plafond - Mafond
’ Matériau beige non

séparable + Mousse bleue

Réf échantillon chent

META () ke 18/06/2021
Nombre de préparations © 1
Nombre de suppors
danalyse - 2
META (A} ke 1870652021
Nombire de préparations | |
Nombre de supports
danalyee - 2

b Matériau gris

Réf échantillon [TGA 14210614371

Drescription [TGA © Matérian beige / Mousse blewe / Maténiau gris
Amiamte non détectd (1) -
Analyste | BRE
1]

Amiante non détectd (1) 4 -
Analyste | L5M

Reéf dossier client | ESID} DE REXNES 4 - Binment 0005 Cruartier
Foch Delestraint - S6000 - VANNES

P03 - Ciment - RDC - Local n®34 - Murs -
Revétement de mur

Réf échantilion chent

L Matériau compact gris META(A) le 18062021

Reéf échantillon ITGA | ITT42106- 14372

Matériau compact gris hétérogéne / Matérian
ccm_pacl bcig,c hétérogéne
Amiamie non détecté (1)4 -

Description [TGA

hétérogéne non séparable + Nombre de préparations - 1 Analyste : LUT
Matériau compact beige ND":I'NJ“&'F‘B“"“ (4
hétéropéne i

Reél dossier chient | ESID DE RENNES 4 = Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestrang - 26000 - VANNES

P033 - Béton - RDC - Local n®34 - Sol -
Revétement de sal

Réf échantiion chent

META(A) ke 18/06/2021
Nombre de prépasations ; |
Mombre de supports
danalyse - 2

’ Maténau gris en faible
quantité non séparzhle +
Matériau compact gris
hétérogéne

Réf chantillon [TGA IT142106- 14373

Matériau gns en faible quantité / Maténau
compact yis_h.étémggm

Amiante non détecté 1)/ -

Drescription [TGA :

Anafvste | LUT
4}

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du

Eaboratoire
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytsque
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouartier
Foch Delestrant - S6000 - VANNES
Réf échantillon clent P34 - Cipnent - Peinture - RDC - Local n*33 -

Mafond - Plafond
META(A) e 180672021
MNombre de preparations - 1
Nombre de supports
d'analyse - 2

» Penture non séparable +
Maténau compact gris
hétérogéne

Palystyréne en faible
quannh':

REf échantillon [TGA [T142106-14374

Pemture /£ Maténau compact gns hétérogéne /
Polystyréne en faible quantité

Diescription [TGA -

Amiznte non détecté (1) 7 -
Analyste - LEN
(4

Non analysé

Ré{ dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0003 Quartier
Foch Delestruing - 36000 - VANNES
P35 - Ciment = Peinture = RIDC - Local n®33 «

Murs - Reviétement de mur

REF échantilion client

META (A ke 18/06/2021
Nombre de préparations © 1
Nobre de supports
dianalyse - 2
META (A ke 18062021
Neombre de préparations © 1
Nombre de supports

* Pemntures multiples non
séparable + Todle fibreuse
blanche

’ Maténau compact gris non
séparible + Matérau

B debantillon [TGA [T142106- 14375

Pemtures multples / Toile fibreuse blanche /
Matériau compact gris / Matériau compact
beige hétérogéne / Polystyréne

Amiznte non détecté (1) 7 -

Dhescription FTGA :

Analyste © AMH
141

Amiante non détecte (1) /7 -
Analvste - AMH
4}

bituemineuse

Paolystyréne expansé (billes) -
blane en faible quantité non

separable

» Colle bitumineuse noire MOLP + META (B ke
1806202 1
Nombre de préparations | 3
Mombre de supports
dlanalyvee -4

Maténau gris en fuible —

quantite

compact beige hétérogéne
danalyse - 2
Polystyréne Nom analysé
Rl dossier client ESID DE REMNES + - Bitiment 0005 Cuartier Réf échantillon ITGA ITI42106- 14377
Foch Delestraint - 56000 - VANNES
Réf éehantilion chent P37 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°35% - Deseription [TGA - Peintures multiples / Matériau compact gris
Murs - Revétement de mur hétérogéne
L] Pemtures multiples non META(A) ke 1870652021 Amiante non détecté (1) 7 -
séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 Anilyste : AMH
compact gris hétéropéne Homfine de stijrports 4
d'npalyse - 2
Rif dossier client © ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Cuartier R échantillon [TGA IT142106- 14378
Foch Delestraint - 56000 - VANNES
Réf échantiion chient PO3E - - RDC - Local n3 1 - Murs - Colle Prescription [TGA Polystyréne expansé (billes) blanc en faible

quantité / Colle bitumineuse noire / Matériau
gris en faible quantité

Non analvsé

Amiante non detecte (1) /7 -
Analysne | L5M

Onantite insailisante pear analyse

ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quarticr
Foch Delestraint = $6000 - VANNES

PO39 - Béton - Brut - RDC - Local n® 19 - S0l -
Revétement de sol

Réf dossier chient

Réf échantillon client -

META (A) be 18/0672021
Nembre de préparations © 1
Nombre de supports

dlanalyse - 2

’ Matériau gns en faible
quantité non séparable +
Matérinu compact grs
hétérogine

Réf échantillon [TGA ITI42106- 14379

Matérian gris en faible quantité / Matériau
compact gnis hétérogéne
Amante non détecté (1) 4 -

Drescription ITGA

Autres fibres inhalables
distinguées par M. (2}
Analyste - AMH
4

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qise sous sa forme nidgrale | ce rappon ne doit pas dire reproduit paiclhenent sans fapprabation du
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Réf dossier client ESID DE RENNES 4+ - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestraint - 36000 - VANNES

Réf échantilion clent P40 - Biéton - Peinture - RDC - Local n°2 - Sol
- Revétement de sol

META(A) le 1870672021
MNombre de preparations - 1
Nombre de supports
d'analyse - 2
META(A) ke 1850652021

b Pentures multiples

} Matérian compact gris

REf dchantillon [TGA, ; [T142106- 14380

Pemtures multiples / Matérian compact gns
hétérogéne

Amiznte non détecté (1) 7 -

Deescription [TGA :

Analyste | BRC

Amiamte non détecté (1) 7 -
Analyste | BRC

hétérogéne Nombre de préparations © |
Mombre de supports
) dlanalvse - 3
Réf dossier client | ESID DE RENNES ¢ - Bitiment 0005 Cruarticr
Foch Delestraing - 6000 - VANNES
Réf échantillon clent P41 - Badigeon - Pemture - RINC - Local CTA -
= Coffre vertical

META (Al ke 180672021
Nembre de préparations © 1
Nombre de suppors

d'analvse -

» Peinture en vrae

Réf échantillon [TGA IT142106- 14381

Drescription [TGA Pemture en vrac
Amianie non détecté (117 -
Analvste - AQP
(31

Ref dossier client | ESID DE RENNES 4 = Bitmment 0005 Quartier
Foch Delestraing - $6000 - VANNES
Reér échantilion clicat P42 - Pitre - ROC - Local CTA - - Clapet

coupe few
L Matérian plitreux blane
avee eouche cartonnds

META (A ke 180652021
Nembre de préparations © |
Nombre de supports
d'analvse - 2

Bef dehantillon [TGA [T142 106 14382

Description [TGA Matériau plitreux blanc avee couche cartonnée

Amiante non détecté (117 -
Analyste | LUT

Reéf dossier client | ESID DE RENNES ¢ - Bitiment 0005 Cruartier

Foch Dielestraint = S6000 = VANNES

Ref dchantillon ITGA IT142106- 14383

BT échantifion chent 043 - Fibres-ciment - RDE - Local n®21 - - Deseription [TGA - Fibrociment gris sous forme de plague avee
Condust de ventilation fibres visibles
] Fibrociment LTS sOUS forme SMOLP ke 165062021 Présence de Fbres ' nmaante /
de plaque avee fibres visibles Nombre de préparations - | Chrysotile Analyste ; NLG
Nombre de suppons
d'analvse - |
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quarticr Réf échantillon ITGA ¢ IT142106-14384
Foch Delestramt - 56000 - VANNES
Reéf échantiion eBent P044 - Calorifugeage - Tissu - RDC - Local n°21 Description [TGA Toile fibreuse blanche avec poussidres

- - Conduit de fluide n®1 )
' Toile fibreuse blanche avec MOLP + META (A)le
18062021
Neombre de préparations | 3
Nombre de suppors
d'analvse -~

pousstnes

Amigate pon détecté (1) -
Analysie | BRC

Réf dossier client | ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouarticr

Foch Delestraint - 56000 - VANNES
P45 - Calorifugeage - Laine de verre - RDC -
Lecaln®21 - - Conduit de fhuide n™2
L Matéran fibreux orange MOLP + META (Al le
aves poussidres 18/06/2021
Nombre de préparations - 3
Nombre de supports
danalvse -4

R Echantillon chent

Réf échantillon [TGA IT142106- 14385

Description [TGA - Matérian fibrewx orange avec poussiéres

Amiante non détectd (17 -
Analyste | BRC

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
Eaboratoire
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Riéf dossier client ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestraint - 36000 - VANNES
Reéf échanrilion client P04 - Béton - RDC - Local n®21 - Sol - Subean

4 Matériau gris mon séparable META{A) e 18/06/2021

REf échantillon [TGA IT142106-14386

Matériau gns / Matériau compact gris
hétérogéne / Maténau compact beige
hétérogéne

Amiante non détecté (1) 4 -

Diescription [TGA -

Nombre de préparations - |
Hombre de supports
damalyee 02

’ Maténau compact gris METAA) ke 18/06/2021

+ Matériau compact gris NMombre de préparations - | Anabyste | AQP
hétérogéne Nombre de supports 4}
danalyse - 2
' Matériau compact beige META(A) be 18/06/2021 Amiante o détectd (17 -
hétéropéne Nombre de préparations - | Analvste - AP
Nombre de supports
damalvee -
Rél dossier chient ESID DE RENNES + = Bitiment 0005 Quartier Rl Echantillon TGA IT142106- 14387
Foch Delestraing - 56000 - VANNES
Réf échantilion client PO4T - Calorifuge - RDC - Local CTA - - Description [TGA - Matérinu fibreux jaune
Conduit de fhisde
. Matérinn fibreux juune MOLP+ META (A) Je Amiante non détectd (1) 4 -
TR/046/2021 Analyste - BRC
Nombre de préparations - 3
Nombre de supports
d'analyse -4
Reéf dossier clicnt | ESID DE RENNES + - Blitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14388
Foch Dielestraing - 56000 - VANNES
RéT échantiBon chent © POME - Ciment - Peinture - RO - Local n°10 - Diescription ITGA - Peintures multipkes / Matériau compact gris
Murs - Revétement de mur hétérogéne
’ Peintures multiples META{A) e 18/06,°2021 Amiante non détectd (17 -

Autres fibres inhalubles
distinguées par M. (2}
Analyste | BMEB
Amamie non détecta (1) 7 -

¥ Matériau blane en fwhle
quantité non sépazable +

META(A) e 18/06/202]
Nombre de prépamtions © |
Nombre de supports

Colle prise non séparable +
gnse s danalvee - 2

Maténau gns non séparahle

hétéropéne Nombre de préparations - 1 Analyste | BMB
Nombre de suppons
d'analvse - 3
Réf dossier client ESID DE RENNES + - Bitmment 0005 Quarticr Réf échantillon ITGA IT142106- 14389
Foch Delestramt - 56000 - VANNES
Réf échantilion chent © 049 - Carrelage 10x10 +colle - RDC - Local Diescription [TGA Carrelage / Matériau blanc en faible quantité /
n° 1 - S0l - Revétement de sol Colle grise / Maténau gris
Carrelage —- Non analysé

Amiante non détectd (1) 7 -
Analyste : DVS
(4}

Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartics
Foch Delestraint - S6000 - VANNES

P50 - Ciment+sable = RIDC - Local n®10 - Sol =
Chappe

Reéf échantifon chent

Carrelage en vrae

META(A) ke 187062021
Nombre de préparations © |
Nombre de supports
dlanalyee - 2

r Joint eassant gris en veag +
Matériou gris en v
hétérogéne + Peinture en
fuible quantité non

separable

Rl échantillon [TGA IT142106- 145390
Drescription [TGA - Carrelage en vrac / Joint cassant gris en vrac /
Matériau grs en vrac hétérogéne / Peinture en
faible quantité
Non analysé

Amiante non détectd (17 -
Analyste | DVS
133

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18282 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction zalysie Technique analytsqus Résultat / Vanété d'amiante Elements nnalytiques
(Méthade de préparation et
date danalyseh

(1) Aucsine Abre damionte n'a été ddtectde, I échantillon objet de Tessai peat éventuellement renfesmer une teneur en fbre daminnte infiérievrs i la
Tmite de détection

(23 ¥ aurres fibres mindrales suscepuibles d dire inhalées (dont b lasgeur est miGrcure § 3 pm) ont &u¢ dérecides. Ces fibres om pu éire différenciées
de fibres d amiante via les eritéres J wlentification reportds dans les donsdes anabytiques (M | Morphologie £ D: Diffraction clectromgue # A Analyse
DX}

%) Pour les couches réceptionndées en vrae et identifides comme telleg, la Emvite de diétection o1 garantic uniguement sur [ prise d'essa: o1 non par
eonsche

i) Pour les couches non-séparables et wdentifides comme telfes, o hmite de détection est garamtie sur b prise d essai. La imite de détection est
garantic sur chague couche 51 la prise d'essa content au phis 2 couches en guaniité suflisante pour analyse.

Les couches fommalisées en gras dans by descrption [TGA ont <0é idennzliées par be laboratorre alors quelles miavisent pas erd distingudes par le chent.
%1 les couches étaient susceptibles de contenir de Fomianie par noture elles ont faik Fobjet d'une analyse

Drans Je cas d une demande d'analyse de couchers) spéailiqueds), seules les cosches non distinguables a Fozil nu par ke chent, ont €18 analysées

Validé par:  Fabien HADO Analyste

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du

Eabisratoire.
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Parc d'affaires Espace Performances Bit K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tel : 02990354141

Fax:02.23.22.5227

www, kg Er

Aceréditation n® 1-3970

Liste des sites ¢l portées

disponibles sur www colfrac.fi

cofrac

ESSAIS

L'seerédiation du COFRAL atteste de la compévence des labaraisiies posr les seals evsais cosvenis par Pseeréditation gui sosi identilis par be symbale L
RAPPORT S‘r'_\'THI::T[QUE D'ANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Ce rapport me cancenme qire kes dohantilions soumis d Fanalise fels quils ans énd regns our nbovaroine.
Los informprans Gurmes par e clene sart simplemeny refranserites of ident fides comme tofles,
Clicnt ADIAG SAINT-MALC Reéf Commande ITGA IT1421-18283
Rue des Bregoons. o : &
AT T AL/ 1094 34-21 592227 T4-- IR 5093025062
ZAC de I Mottais Beél Commande Chent 19951 1/109. 1592 BE-09392596
35400 SAINT-MALO
Préléevementis) | Regu su lnboratome le : 14/06/2021
Préparationis) | Effectade de fagon & etre representatvve de Féchantillon conformement & Farréte du ler octobre 2019
gu - Pour une analyse au Microscope Optique & Luméére Palarisée (MOLP) - Prélivement et montage adapté sus lame de microscapic
= Pour une analyse an Muroscope Electronmique a Transmssion Analytique (META) en fonctson de la nature de kb pnse d essan
(A} = Trasement mécanique en miien aquens iméthode mieme | [TOSS ou [T433)
(B - Traitement chimigquee et mécanxue au chloroforme (méthode interne - 1T286)
Techniqueish - Microscopie Optique i Lumidre Polanisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et enitéres optiques
Anslvtiquels) La détecton de fibres damiante optiquement observables st garante si b leneur est supérncure ou égale 3 01 % en masae
- Microscopie Electromque 4 Transmission Analytigue (partics perimentes de la norme NF X 43.050) : Mosphologse, EDX en
ou  diffraction ectronijue
La détecton de fibres damiante st garantie 51 la teneur est supéneure ou cgabe a0, 1 *e en masse.
Résultatis)
Fraction analysée lechrgque analyisgue Résultat / Variété d'amiante Flements anabytiques
(Méthade de prépasation et
date d'analyseh
Ref dosser chemt | ESID DE RENNES + - Biatmment 0005 Criartier Rl échantillon [TGA IT142106- 14391
Foch Delestraing - S6000 - VANNES
Réf échantilion clemt PO51 - Ciment+sable - RDC - Local n°10 - Sol - Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris
Chappe hétérogéne
¥ Peintures multiples META(A) ke 1870672021 Amianie non détectd (1) 4 «
Nombre de prépaations | | Analvsie - MYF
Mombre de supports
danalvee - 2
r Maténau compact gris META (A) le 18062021 Amiante non détecé (1)/ -
hétérogéne Nombre de préparations - | Anabvste | LSM
MNombre de supports
dlanalyvee - 2
Rl dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Ref dchantilon [TGA IT142106- 14392
Foch Delestrain - S6000 - VANNES
R échantiion chent - P032 - Ciment - Peinture - RDC - Local n®] = Deescription [TGA - Peintures multiples en vrae / Maténau
Murs - Revétement de mur compact gns hétéropéne
’ Peintures multiples en vieae META(A) be 187062021 Amiante non ditects (17 -
Nombre de préparations - | Amafyste | LUT
Nombre de supports (2
dianalyee : 2
¥ Muatérimm compagt gris META (A) be 18062021 Amiante non détecté (17 -
hétérogéne Nombre de preparations - | Analyste | LUT
Mombre de supports
danalvee 1 3
La reproduction de ce mapport n'est autorisée que sous s fome midgrale | ¢e rappon ne doit pas Sire reprodud pamicllensent sans [approbation du
Eaboratoire
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée

Technique analytique
(Méthade de préparation et
date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

' Colle ghse non séparable +
Maténnu compact beige

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouartier
Foch Delestrant - S6000 - VANNES
Reéf échanrilion client PO53 - Camvelage toolle - Peinture - RDC - Local
a°l - - Pinthes
Carrelage -

META (A ke 18/06/2021
Nombre de préparations - |

REf dchantillon [TGA, ; [T142106- 14393

Carretage / Colle grise / Maténau compact
beige hétérogéne / Pemture en fatble quantité
Non analvsé

Deescription [TGA :

Adiaate non ditects (10 -
Analysie  CLD

couche en papicr

Couche d'aluminium avee

RINC - Local n®15 - Plafond - Faus-plafond
MOLP + META {A) e
187062021
Nombre de préparations | 3
Nombre de supports
danalvee -4

hétérogéne + Peinture en Riozgkre deistjparty i#
: i d'analyse @ 2
faible quantité non
séparable
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Ritiment 0005 Quartier R&E échantillon [TGA | IT142106-14394
Foch Delestraing - 36000 - VANNES
Réf échantilion chent P054 - Panmeans de fawx-plfond sluminim - Description [TGA Couche daluminium avec couche en papier

Amiante non détectd (17 -
Analyste : BRC

Réf dossier chient !

Réf échantiBon chent

Carrelage

Bk Colle beige non séparable +

ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestraint - S6000 - VANNES

P035 - Fadence blanche 10x10 +colie - RDC -
Lecal n® 15 - Murs - Revétenent de mur

META (A) le 18062021

Réf échantillon [TGA [T142106- 14395

Description ITGA - Carrelage / Colle beige / Maténiau gns

Non analysé

Amiante non détecnd (1) -

Nembre de préparations @ 1
Nombre de supports
danalvee - 2

Matériau gris non séparable Nombre de préparations - 1 Analyste - MYF
Mombre de supports 131
dianalvse 2
ReéT dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon ITGA IT142106- 14396
Foch Delestraing - S6000 - VANNES
Réf échantilbon chent : 056 « Carrelageteolle - RDC - Local n®15 = - Description [TGA - Carrelage / Colle beige
Pimithes
Currelage - Nop analveé
b Colle beige META(A) be 187062021 Amiamte non détecté (1) 4 -

Analyste - MYF

Réf dossier chent

Reéf dchantillon chent

Carrelage

' Joint eassant gris

hétérogene

L Colle grise non séparahble 4
Matérian compact beige

ESID DE RENNES ¢ - Biltiment 0005 Quarticr
Foch Delestrunt = 56000 = VANNES

POST - Carvelage 3x3 beipeteolle - RDC - Local
01 - Sol - Revétement de sol

META (A) be 18062021
MNombre de prépamtions - |
MNombre de supports
dlanalyse - 2
META (A} ke 1870672021
Nombre de préparations - 2
Mombre de supports
danalvse - 4

Reéf échantillon [TGA T142106- 14397

Carrelage / Joint cassant gris / Colle gnse /
_l!-l_:tériau_(:_nmpn_l_:t In:ige hﬂ&nghc

Non analveé

Drescription TTGA :

Amiante non détecné (1)/ -
Analyste | DVS

Amiznte non détecté 1)/ -
Analyste : VMP
13}
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Riéf dossier client ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestraint - $6000 - VANNES

Ref échantillon clent POS8 - Cimenthsable - RDC - Localn®15 - Sol -
Chappe

’ Maténau beige en vrac META(A) le 187062021

REf dchantillon [TGA, ; [T142106- 14398

Drescription [TGA - Matérian beige en vrac hétérogéne

Amiante non ditectd (117 -

J Matérian compact gris META (Al ke 18062021

hétérogéne Nombre de préparations © 1 Amnalyste | DVS
Nombre de supporns 2
diapalvee 2
Reél dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0003 Cuartier Réf dchantillon ITGA IT142106- 14399
Foch Delestrant - 56000 - VANNES
ReT chantiion chient - POS9 - Ciment - Peinture - RDC - Loeal 515 - Description [TGA - Peintures multiples / Matériau compact gris
Murs - Revitement de mur h&lénlg;':m:
¥ Peintures multiples META (A} be 18706572021 Amiante non détecté (1) -
Nombre de prépamations - 1 Analyste : LSM
Nombre de supporns
d'analyse - ¥

Amiante non détecté (1) -

META (A) le 18/06/2021
Nombre de préparations - |
Mombre de supports

' Colle blanche + Matérniau

gns en fmble quantité non

hétérogéne Nembre de préparations © 1 Analyste | LEM
Nombre de suppors
d'analvse -
Ref dossier client | ESID DE RENNES 4 = Bitmment 0005 Quartier R&f échantillon [TGA [T142 106 14400
Foch Delestrain - 36000 - VANNES
Rl échantiion chent POS0 - Fiience grise +calle - RDC - Local n*14 - Description [TGA Camrelage / Colle blanche / Matériau gris en
Mugs - Revétement de mur faible quantité
Carrelage s Non analysé

Amiante on ditectd (17 -

Analyste | CLID
31

Revétement de sol

¥ Papier bitumé non séparable MOLP + META (Bl

stparable
P dianalyse 2
Rt dossier chent ¢ ESID DE RENNES + - Bitment 0005 Quartier R Echantllon [TGA ¢ IT142106- 14401
Foch Dielestraing - 56000 - VANNES
Réf échantiion client P41 - Laine mindrale - R+1 - Combles - Sol - Description FTGA - Papier bitumé / Matériou fibreux jaune avec

poussiéres

Amiante non détecté (1)7 -

Murs - Revétement de mur
META(A) ke 18/06/2021
Nombre de préparations - |
Mombre de supports
dianalyse @ 2
METAA) ke 1870652021
Nemhre de préparations © 1
Nombre de supports
dlanalyse - 2

b Maténau blane

L Matérian compact gris

+ Matériou Bbreux jaune 18/06/202] Analyste ; L5M
avec poussitres Nombre de préparations - 5 13}
Mamnbre de supports
danalyse &
Reéf dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Ouattier Ré&M Echantillon [TGA - IT142106- 14402
Foch Delestramt « 56000 < VANNES
RET Echantiion chent PO62 - Ciment - Crépi - RDC - Local 13 - Description [TGA Matériau blanc / Matériau compact gris

Amianie non détecté (177 -
Analyste  CLD

Amianie non détecté (177 -
Amsalyste - CLIY

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Ouartier
Foch Delestrant - S6000 - VANNES
Reéf échanrilion client PG5 - Panmeanx de faun-plafond polystyréne

+eolle - RDC - Local n®1 3 - Mafond -
Faux-plafond
’ Colle polyméns jaune META (B) le 18./06/2021
Nombre de préparations © |
Nombre de supports

dlanalyse - 2

Ref dehantillon [TGA, [T142106- 14403

Drescription [TGA - Colle polymére jaune / Polystyréne

Amianie non détectd (1) -
Analyste : L5M

0”13 - Plafond - Fm—pllll'oud

) Enduit blanc non séparable

MOLP + META (Al le

Polystyvréne - No analysd
Reéf dossier client © ESID DXE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14404
Foch Delestraing - $6000 - VANNES
Réf échantilion chent - P4 = Panmean de fau-plafond - R - Local Drescription TGA - Enduit blane / Matériau fibreux beige

Amiante non ditects (17 -

Foch Delestraint - $6000 - VARNNES
PGS - Cimnent - Exténieur - Fagade - - Escalier
n’l

ReT échantilion chent

META(A) ke 1870672021
Nombre de préparations © |
Mambre de supports
dapalyse - 2
META (A} be 18/06/2021
Nombre de préparations | |
Nombre de supports
dannlvse - 3

b Maténau gris héterogene

* Matériau compact gris

+ Matériau fbreux beige 1806/ 2021 Analyste : LGM
Nombre de préparations - 3 13)
Nombre de supporns
d'anabvse -4
Reéf dossier chent © ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon [TGA IT142106- 14405

Deescription [TGA Matériau gris hétérogéne / Matériau compact
gris
Amiante non détecté (1)7 -

Analyste : (LI}

Amiante non détecté 1)/
Analyste | CLI}

Ré{ dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 OQuartier
Foch Delestraint - S6000 - VANNES
Réf échantillon clent PiMits - Enduit ciment - Peinture - Extéricur -

Fagade - Murs - Revitement die mur

META (A} e 1870672021

Mombre de préparations - 1
Nombre de supports

danalyse - 2

META{A) b 1870672021

MNombre de préparations - |
Nombre de supports

L Pemntures multiples

L Enduit compact gris
hétérogene

dlanalyse - 2

R&f échantillon [TGA IT142106- 14406

Peintures multiples / Enduit compact gris
hétérogéne

Amiznte non détecté (1) -

Deescription TTGA :

Amnalyste : CLI

Amiante non détecté (1) 4 -
Analyste | CLIY

Réf dossier client ESID DE RENNES 4 - Biatmment 0005 Quarticr

Foch Delestraing - S6000 - VANNES
POGT - Joint mastic - Peinture - Extérenr -
andv,--l- = 'I'cllu‘!lrz n°l
L Matérian compact blane

Réf échantilion client

META(A) be 18506572021
Nombre de préparations - 2
Nombre de supports
d'analvse -4

aVEC poussieres

Reéf échantillon [TGA IT142106- 14407

Description [TGA Matérian compact blanc avec poussiéres

Amamite non détecte (1) 4 -
Analysne | L5M

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du

Eaboratoire
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

Réf dossier client ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartics
Foch Delestraint - 36000 - VANNES

Réf échantilion cicnt POGH - Joint de bride - RDC - Local %22 - ~
Conduit de fuide n°1

’ Maténou ballant non MOLP ke 17/06/2021

REf dchantillon [TGA, ; [T142106- 14408

Description ITGA - Matériau brillant / Matériau fibreux gris

Présence de fbres d pmeaante /

Equipcmgm chaudiére

L4 Matérau fibreux beige aves MOLP be 177062021

séparable + Matériau fibreus Nombre de préparations © 1 Chrysotie Amalyste | MHE
: Nombre de supporns (3}
P‘Iﬁ
dlanalvse - |
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quarticr Réf échantillon [TGA - IT142106-14409
Foch Delestrant - 56000 - VANNES
Ref dehantifion client - POGO - Joint tresse - RDC - Local n°22 - - Description [TGA - Matériau fibreux beige avec poussiéres

Présence de fibres d'ameante /

Equipement chaudidre 1l

¥ Maténau brllat non MOLP ke 1770642021

poussiéres Nombre de préparations - | Chrysotlie Amalyste | MHE
Mombre de suppons
dlanalvee - |
Réf dossier client | ESID DE RENNES 4+ - Bitiment 0005 Quartier Ref dehantillon [TGA IT142106- 14410
Foch Delestrmnk - 36000 - VANNES
Rél éehantilion client © POTO - Fibreseciment « RDC - Local n°22 =« Description [TGA - Matériau brillant / Matériau fibreux gris

Présenes de fibres '

IMafond - Plafond

b Peinture mon séparable 4
Maténan plitreux blane

META(A) ke 18/06/2021
ﬂnmhr\:depnép:m'mm ]
MNombre de supports
danalyee - 3

séparable + Matériau fibreux Nombre de préparations - | Chrysolife Amahyste - MHE
gris Nombre de supports (3
dianalvse - 1
Reéf dossier client ESID DE RENNES 4 - Bltment 0005 Ouarticr Reéf échantillon ITGA IT142106- 14411
Foch Dielestraing - S6000 - VANNES
Réf échantition chent - POT1 - Phitre - Peinture - RDC - Local n°22 - Description ITGA - Peinture / Matérau plitreux blanc

Amiante non détect (1) -
Analvste | AQP
13}

Reéf dossier client ESID DE RENNES + - Blitiment 0005 Quarticr
Foch Delestraint - SG000 - VANNES
Réf échantion chent - POT2 - Laine rainérale - EDC - Local n°22 = =

Equipement chaudsére a1 - _

MOLF + META {A) Je
177062021
Nombre de prépamtions - 3
Hombre de supports
Janalvee 4

b Matériau fibreux gns

Ref échantillon [TGA IT142106- 14412

Description [TGA - Matériau fibreux gns

Amante non détecte (1) /7 -
Analyste - LGM

Rl dossier chient : ESID DE RENNES + - Blitiment 0005 Quarticr
Foch Delestraing - S6000 - VANNES

P73 - Joint d'élanchéité - RIDC - Local n°32 -
- Porte a1

' Peinture mon séparable 4

Réf échantiBion chent -

META(A) ke 187062021

R dchantillon [TGA IT142106- 14413

Description [TGA Peinture / Matériau beige

Amiante fod détects (1) -

META A Je 18/06/2021
Nombre de préparations : 2
Mombre de supports

b Peintures multiples non
séparuble + Enduit gns en
vrae hétérogéne

d'analvee 4

Matériau beige Nombre de préparations - | Analyste | LEM
Mombre de supports 131
dapalyse - 2
Ref dossier client ; ESID DE RENNES + = Blitiment 0005 Cuartier Réf Echantillon [TGA [T142106- 14414
Foch Delestraing - 56000 - VANNES
Réf échantifion chent ; POT4 - Enduit ciment - Pemture - Extéricur - Description [TGA - Peintures multiples / Enduit gris en vrac
Fagade - Murs - Revétement de mur

hétérogéne
Amiante non détectd (17 -

Analyste | LSM

2}

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysiée Technique analytique
(Méthade de préparation et

date danalyseh

Résultat / Vonété d'amiante Elements annlytiques

META (A) ke 1870652021
Nombre de préparations © 1
Nombre de supports
danalyee - 2

» Colle grise non séparahle +
Matériny gris hétérogéne +
Matérian beige en faible
guantilé non séparable

Réf dossier client ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quartier Réf échantillon ITGA, IT142106-14415
Foch Delestraint - 36000 - VANNES
Réf échantilion clicat P07 - Enduit ciment - Peinture - Extérieur - Deescription [TGA - Peimtures multiples / Enduit compact gris
Fagade - Murs - Revitement de mur
' Pemntures multiples non META (A ke 1850672021 Amiante non détectd 1)/ -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations - 1 Analyste - AQP
: Nombre de supporns ]
P‘Iﬁ
dlanalvee - 2
Réf dossier client ESI DE REMNES + - Bltiment 0005 Ouarticr Réf dchantillon ITGA ITI42106- 14416
Foch Delestrame - 36000 - VANNES
RéF Gchantiion efient - POT6 - Citnent - Peiritare - Extérieur - Fagade - Decscription [TGA - Peintures multiples / Matériau compact gris
- Limtean 01 h&lén}g;':m:
¥ Peintures multiples non META (A} be 18706572021 Amiante non détecté (1) -
séparable + Matériau Nombre de prépamations - 1 Analyste : MYF
compact pris hétéropéne Nombre de supperts 131
d'analvee ¥
Réf dossier chient | ESID DBE RENNES + - Bitiment 0005 Quarticr Réf échantillon ITGA | ITI42106-14417
Foch Delestraimt - 36000 - VANNES
Rl dchantiion chent MITT - Casrelage+ calle - Extéricur - Fagade - - Dhescription [TGA - Carrelage / Colle grise / Matériau gris
Escafier n°Z hétérogéne / Maténau beige en faible quantité
Carrelage — Non analysé

Afiante non ditects (1) -
Anafvste - AQP
13

Rl dossier chent © ESID DE RENNES + - Bltment 0005 Cruartier
Foch Delestraing - SG000 - VANNES
Ref échantilion chemt : POTE - Joint mastic - Extérieur - Fagade - -

Fendétre carreau de verre
y Matérau compact gris META (A) be 185062021

Nombre de préparations © |

Rl échantillon [TGA IT142106-14418

Drescription [TGA - Matériau compact gris

Amiante non détecté (1) 7 -
Analysie DV

META (A ke 18/06,°2021
Nombre de préparations - 2
Nombre de supports
danalvee -4

» Matérian compact gris
hétérogene

Nombre de supports
d'iln_;.l_%!!( =¥
R dosgier chent | ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier Reéf échantllon [TGA IT142106- 14419
Foch Delestraint - $6000 - VANNES
Réf échantiion chient POTY - Ciment - Extésieus - Fagade - - Fendtre Description [TGA - Matériau compact gris hétéropéne
carmeau de verre

Amiante non détecté (1) 4 -
Analyste | L5M

Reéf dossier client | ESID DE RENNES + - Bitiment 0005 Quartier
Foch Delestraint - 36000 - VANNES

PORD - Enrobé - Exténeur - Fagade - Sol -
Revétement de sol

Réf échantilion chent

META (A) ke 18062021
Nombre de préparations | |
Nombre de supports
d'annlvse -3

¥ Maténau gris en vrac
hétéropéne avee poussiéres

Réf échantillon [TGA TT42106- 14420

Matériau gnis en vrac hétérogéne avec
poussEres

Dreseription [TGA ©

Amianie non détecté (1] 4 -
Analyste | VMP

(21
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RAPPORT SYNTHETIQUE IYANALYSE NUMERO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIALU(X)

Fraction analysée Technigue analytsque Résultat / Vamété d'amiante Elements analytiques
(Méthade de préparation et
date danalyseh

Réf dossier client : ESID DE RENNES 4 - Riltiment 0005 Quartier Réf dchantillon [TGA ; [T142106-14421
Foch Delestrant - S6000 - VANNES

Réf échantilion client POR1 - Enrobé - Extéricur - Fagade - Sol - Description TTGA - Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai
Revétement de sol 1/ Agrégats d'enrobés bitumineux - prse

d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineis —
prise d'essai 3

Agrégats denrobés META (B) be 17/06/2021 Amianie non détecté (1) -
bitumineus — prse dessa 1 Nombre de prépamtions © | Anabyste - LUT
+ Agrégats denrobés Piamihre de mppord 4
bituminews — prise d'essu 2 Hanklacid
+ Agrégats denrobés
bitumineux — prise d'essai 3
Rl dossier chient ! ESID DE RENNES + - Biniment 0005 Cruartier Réf échantilion TGA - IT142106- 14422
Foch Debestraing - 36000 - VANNES
REF échantillon client PO82 - Enrobé = Extéreur - Fagade = Sol « Drescription [TGA - Agrégats d'enrobés bitummeux — prise d'essai
Revétement de sol 1/ Agrégats d'enrobés bitumineux — prise

d'essai 2 / Agrégats denrobés bitumineux —
prise dem 3

Agrégats denrobés META (B} ke 17/06/2021 Amiante non dévecté (1) -
bitumimeus - prise d'essai | Nombre de préparations : | Analyste | LUT
e ﬂgl'l‘:SjllS denrobés Nombre de supports 4}

d'anals 2
hituminewy — prise d'essai 2 fi

+ Agregats denrobés
hitumineuws — prise d'essai 3

Réf dossier client | ESID DE RENNES 4 - Bitiment 0005 Quarticr Réf échantillon [TGA IT142106- 14423
Foch Delestraing - $6000 - VANNES

Réf échantillon client P83 - Enrobé - Extérieur - Fagade - Sal - Description ITGA - Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai
Revétement de sol 1/ Agrégats d'enrobés bitummeux — prise

d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumingux —
prise d'essai 3

Agrégals dienrokbés META (B be 1 770652021 Amiante non détectd (1] 7 -
bituminews — prise d'essai | Nombre de préparations 1 Anubyste - LUT
Mombre de supports 4]

+ Agrégats d'enrobés
\ 3 d'analyse - ¥
bitumimeus - pnse d'essw 2
+ Agrépats denrobés

bitummenx -~ prise d'essu 3

(1) Aucune Abre & anmante na dd détectde, échantillon objer de Tessai peut éventellement renfesmer une tenear en Abre damiante midneure ila
e de detection
124 Pour les couches réceptionnees en vrac ot wdentifiées comme telles, la lmite de détecton est garantie uniquement sur [ prise d'essa o non par

couche

(33 Pour les couches non-séparables et ideniifides comme tefies, la hmite de détection est garantic sur b prise d'essai La limite de détection el
garantic sur chague couche 51 la prise d essa contient au phis 2 cosches en guantité sulfisante pour analyse.

(<) Lanalyse de la fraction est non réglementare

Les couches formalisées en gras dans b description [TGA ont &0é idennlbées par le laboratome alors quielles n'avasent pas ¢1é distmgudes par le chenn
51 les couches Slaient susceplibles de contenir de [amaante par nature elles oni fait [objet dune analyse

D le cas d'une demande danabyse de conchelsh spéaliquels). seules les cosches non distinguables 4 Foeil nu par le chent, ont été analhysées

Validé par:  Christophe LE BOURHIS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est astorisée qie sous sa forme midgrale | ce rappon ne doit pas Sine reproduat paricllensent sans fapprobatson du
Eabisratoire.

Saul demande partcubére ot fonte du chient, les échantillons sent conservés pendant 6 mois et les mpports pendant 10 ans

DTA 16401 rev 13 Page 747
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ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

qgu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de

protection immeédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

A) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et,
le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état

limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour

les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

B) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans
attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres
d’amiante ;

C) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux ou
produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

D) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant,
leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune

agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a :

A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a
adapter voire condamner 'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du
matériau ou produit contenant de 'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci
sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;

B) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les
plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone
concernée ;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

D) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection,
demeurent en bon état de conservation.
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ANNEXE : Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

CAILLEBOTTE Antony
sous le numéro 19-1455

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mestion Prise d'effet : 06/08/2020 Validité : 05/08/2027

Arrdte du 2 juillet 2018 définissant les crildses de cerification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mention Prise d'effet : 06/08/2020 Validité : 05/08/2027

Arrété du 2 juiltet 2018 défnissant les critdres de cerification des opérateurs de diagnostic technique,

DPE ingividuet Prise d'effet : 14/06/2019 Validité : 13/06/2024

Arrété du 18 octobre 2006 définissant les critéres de cedification des compétences des personnes physiques réalisant be diagnostic de performance
énergétique el les critéres daceréditation des erganismes de cenification, madifié par larrété du 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 30/04/2019 Validité : 29/04/2024
Arrété du B avril 2007 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques. réalisant I'état de linstallation intérieure de
gaz et las crilires d' itation des organi de cardification, modifié par Farmidé du 15 décembre 2011,

CREP Prise d'effet : 21/03/2019 Validite : 20/03/2024

Arréié du 21 novembre 2008 définissant les critéres de cerification des compétences des personnes physigues opérateurs des constats de risque
d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres d'accréditation des organismes de
cerification modifié par 'arrébé du 7 décembra 2011

Electricité Prise d'effet : 30/04/2019 Validiteé : 29/04/2024

Arrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de cerification des compétences des personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieura
d'dlectricitd et les critéres d'accréditation des organismes de cedification, modifie par Farrété du 10 décembre 2009

N B H N NN

Véranigue DELMAY

Gestiopnaire des certifiés
cofrac - :
—-—? ."..__:-

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne execution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnestic immobilier PRO 08
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Contrat RC n® 5271124804 1/2

A\ Y4
L]
AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. - Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90
| ATTESTATION ]

Nous, soussignés, AXA FRANCE |IARD S.A., Société d'Assurance dont le Sigge Social est situé
313, Terrasses de I'Arche — 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que I'assuré

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa fillale
ADIAG SA

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir &
la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat
n° 5271124804, souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties
suivants :

Activités assurées

Prestations techniques {y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques
humains, technigues et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d'analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, contréle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

* des missions de Contrble Technique relevant de la loi Spinetta visées a P'article L 111.3
du Code de la construction et de 'habitation

* des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

=  des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Rapport n° : 199511/109434 A/ Référence du donneur d’ordre :

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 92/93



(@vave Mission de repérage amiante avant démolition

- Adiag

TABLEAU DE GA T

Contrat RC n® 5271124804 2/2

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants

Nature des garanties

Limites des garanties

Professionnelle

immatériels » confondus

Sans pouvoir excéder pour :

Usa/Canada
sous-limités :

Responsabilité Civile Exploitation [ Aprés Livraison /

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et

a) les dommages immatériels non consécutifs

b) les atteintes & ['environnement accidentelles sur sites des
assurés non soumis 4 Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux
¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

d) tous dommages causés par ['amiante et le plomb *

5 000 000 € par année

5000 000 € par année

2 500 000 € par année

5000 000 € par année

1000 000 € par année

2 500 000 € par année

*ll préclsé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties
précités ou indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat

auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus sous
réserve du réglement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours
d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait 4 PARIS le 22/112/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

Fin du rapport
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