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 1. Objet de la mission 
La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la caractérisation de la présence ou de l’absence d’amiante dans les 
enrobés bitumineux formant le revêtement de voirie du domaine du propriétaire. Elle comporte :  

Le repérage des voiries concernées et la réalisation de prélèvements de carottes; 

L’identification de la présence d’amiante dans les carottes, 

La rédaction du présent rapport. 

 

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre du Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux 
(établi sous l’égide du Comité de Pilotage National «  Travaux routiers – risques professionnels » version du 20 novembre 
2013). Elle porte sur les couches d’enrobés bitumineux des voiries. 

 

Les zones de voiries concernées sont décrites dans le tableau suivant : Cf plan en annexe 

 

Section de voirie concernée Nature du revêtement apparent Echantillons prélevés 
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 2. Déroulement de la mission 

2.1 Prestations réalisées :  

 

  Entretien préalable et recueil des informations relatives aux zones de voiries à caractériser 

  Visite des zones pour inspection visuelle des voiries susceptibles de contenir de l’amiante concernées par les 
travaux.  

  Récolement sur site d’échantillons de revêtements de voirie  

  Analyse des échantillons par un laboratoire accrédité  sous traitant de SOCOTEC 

  Laboratoire(s) d’analyse :  

1 : ITGA à SAINT GREGOIRE 

  Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis  

 
Les échantillons de revêtements de voirie prélevés sont constitués de carottes cylindriques.  
Les prélèvements ont été réalisés : 

 Par SOCOTEC à l’aide d’une carotteuse  

2.2 Personnes présentes lors de la visite : 

Accompagnateur : M BAZIN (ESID) 
 

2.3 Informations complémentaires sur la réalisation des carottes   

 
L’implantation des prélèvements a été réalisée à partir des données suivantes. 
 

 Option choisie Document de référence 

X Nombre et Implantation  des prélèvements 
définis par le donneur d’ordre 

Selon visite avec le donneur d’ordres sur site 

 Nombre et implantation des prélèvements 
définis par SOCOTEC 
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 3. Synthèse des résultats  
 

Le tableau suivant décrit les résultats du repérage. 

 

N° 
Carotte  

Couche(s) 
impactée(s) 

Nature du 

matériau 

Résultats laboratoire 

amiante  

Résultats laboratoire 

HAP 

1 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

2 ensemble enrobés Absence >50mg/Kg 

3 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

4 ensemble enrobés Absence > 50mg/Kg 

5 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

6 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

7 ensemble enrobés Absence >50mg/Kg 

8 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

9 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

10 ensemble enrobés Absence <50 mg/Kg 

11 ensemble enrobés Absence >50mg/Kg 

12 ensemble enrobés Absence >50mg/Kg 

13 ensemble enrobés Absence >50mg/Kg 

 

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le 
propriétaire est tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne ou entreprise pouvant 
intervenir sur ou à proximité des enrobés bitumineux mentionnés dans le présent rapport 
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 4. Description des structures de voirie analysées  
 

 

  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40906 (prélèvement P1) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone  
d’implantation  
(section de 
voirie) 

Cf plan 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40906 

  

Epaisseur de la 
couche  

7 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Oui 

SOC1806-
2857 

  

 
  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40907 (prélèvement P2) 

 

 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Cf plan 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40907 

  

Epaisseur de la 
couche  

9 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

non 
SOC1806-
2858 
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  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40908 (prélèvement P3) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone  
d’implantation  
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan)  

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40908 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Non 

SOC1806-
2859 

  

 
  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40909 (prélèvement P4)  

 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40909 

  

Epaisseur de la 
couche  

8 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Oui 

SOC1806-
2860 
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  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40910 (prélèvement P5)  

 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone  
d’implantation  
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40910 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

non 
SOC1806-
2861 

  

 
  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40911 (prélèvement P6) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40911 

  

Epaisseur de la 
couche  

8 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Non 

SOC1806-
2862 
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  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40912 (prélèvement P7) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40912 

  

Epaisseur de la 
couche  

7 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

oui  

SOC1806-
2863 

  

 
 

  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40913 (prélèvement P8) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40913 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

non 
SOC1806-
2864 

  

 
 
 



 

 

 
 

 

GP HC AJ  Caractérisation de la présence d’amiante dans les enrobés de voirie  P 9 / 5 

 
  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40914 (prélèvement P9) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40914 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

non 
SOC1806-
2865 

  

 
 

  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40915 (prélèvement P10) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40915 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

non 
SOC1806-
2866 
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  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40916 (prélèvement P11) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40916 

  

Epaisseur de la 
couche  

11 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

oui  

SOC1806-
2867 

  

 
 

  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40917 (prélèvement P12) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40917 

  

Epaisseur de la 
couche  

6 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Oui 

 SOC1806-
2868 
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  Photo 

Numéro  
de la Carotte 

IT141806-40918 (prélèvement P13) 

 

Type de 
structure ou de 
matériau 

Enrobés bitumineux 

Zone 
d’implantation 
(section de 
voirie) 

Voirie (Cf Plan) 

Coordonnées  
 

Couche N° 

(1 = Roulement) 
1 2 3 

Identification de 
l’échantillon 

IT141806-
40918 

  

Epaisseur de la 
couche  

11 cm   

Présence 
d’amiante  

non   

Présence d’HAP 

Oui 

SOC1806-
2869 
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