Procés-verbal de recherche d'amiante et quantitfication des HAP dans les enrobés

D — FICHE DE SYNTHESE CAROTTAGE DE CHAUSSEE — COUPE — IMPLANTATION

Sondage SCC81
Maitre d'ouvrage : TRANSAMO /CU CLM

Coordonnées GPS (CC49) :

X: 1453879.4
Chantier : CAEN (14) Y: 8225428.4
C.23.34048
|Voirie Résultat(s) d'analyse(s) : Implantation (Photographie) :

SorEEaRaR

Couche | Référence Présence fibre amiante
1 0,0-3,5cm Non

Couche | Référence Somme HAP (mg/kg) A B
1 0,0-3,5¢cm 15,4 Implantation (Vue aérienne) :

Seuils valorisation / stockage possible des enrobés
0 a 50ppm : valorisation tout usage - ISDI

50 & 500 ppm : valorisation a froid - ISDND

500 a 1000 ppm : stockage en ISDND

> a 1000 ppm : stockage en ISDD

*1 ppm =1 mg/kg



