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Repérage amiante et HAP enrobés

Numéro d’offre : 2608435
Numéro de contrat :C25007585 A

Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de I’amiante et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) avant réalisation de travaux sur enrobés bitumineux

Articles L.4511 et L.4531-1 du code du travail.
Article R.4412-97 du code du travail -Arrété du ler octobre 2019
Norme NF X46-020 - Norme NF X46-102

1 | INFORMATIONS GENERALES

1.1 | DESIGNATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Nature du I'immeuble non béti : Adresse : Théatre Mansart 94 boulevard Mansart 21000
Zone / Lieu : DIJON
Référence Cadastrale : Non communiqué Immeuble non béti :

‘ 1.2 ‘ DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : CENTRE REGIONAL DES OEUVRES | Nom : CENTRE REGIONAL DES OEUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Adresse : 32 avenue de I'observatoire Adresse : 32 avenue de l'observatoire
25000 BESANCON 25000 BESANCON
Qualité :
‘ 1.3 ‘ EXECUTION DE LA MISSION
Date de commande : 14/01/2025 Date d’émission du rapport : 15/01/2025
Le repérage a été réalisé le : 15/01/2025 Accompagnateur : Aucun

Par : CHAPRON Grégory

Organisme d’assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance :
Date de validité :

Laboratoire en charge des analyses :

AXA FRANCE IARD

313 Terrasse de I'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
10800807204

31/12/2025

Laboratoire

Adresse

Numéro d’accréditation

Batiment Est

Eurofins Analyses pour le 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1

1-1751

2 | VISA DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature

Etablissement du rapport :

Fait & DIJON CEDEX le 15/01/2025

Agence : AGENCE DE DIJON

Nom du diagnostiqueur : CHAPRON Grégory

| 3 |concLusion(s)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant

de ['amiante.

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré d'enrobés bitumineux contenant

des HAP.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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Numéro de contrat :C25007585 A

4 |RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

bitumineux

Toutes couches

4.1 |LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES
o
©
3 Localisation Zone/ Lieu Coordonnées GPS Matériau / Produit
-
z
. . 47.311116, . .
P0O0O1 Parking Exterieur Enrobé bitumineux
5.061515
. . 47.311397, L
P002 Parking Exterieur Enrobé bitumineux
5.061486
4.2 | RESULTAT DES CONCENTRATIONS HAP
Element Ref. PV HAP couche HAP
Carotte d'enr_obé_n°1 - A - Enrobé Toutes couches <0.50
bitumineux
Carotte d'enrobé n°2 - A - Enrobé <0.50

Liste des recommandations sur les matériaux et produits contenant des HAP :

Seuil défini par I'arrété du 12 décembre 2014 : de 0 a 50 mg/kg réutilisation a chaud possible.

Seuils définis par le CEREMA :
- de 0 &4 50 mg/kg : réutilisation a chaud possible

- de 0 &4 500 mg/kg : réutilisation a froid possible

- de 500 a 1 000 mg/kg : stockage en installation de classe 2
- > 1 000 mg/kg : stockage en installation de classe 1

La concentration retenue est la somme des teneurs des 16 composés chimiques.

|4.3 | LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Absence

Repérage amiante et HAP enrobés

4.4 |LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
2
= .
g Localisation Zone/ Lieu Coordonnées GPS Matériau / Produit Crlt(_eres(s) ERENL (,ZI,DSO)
i permis de conclure | Référence
z
_ _ 47.311116, o _ Résultat d’analyse
PO01 Parking Exterieur Enrobé bitumineux (P001) Z001
5.061515
_ _ 47.311397, o _ Résultat d’analyse
P002 Parking Exterieur Enrobé bitumineux (P002) Z002
5.061486
5 |INVESTIGATIONS NON REALISEES
Page : 4/21
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6 | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 15/01/2025
Documents remis : Néant

Moyens mis a disposition : Néant

Description des travaux envisagés : Réalisation de deux prelevements sur les enrobés du parking a la demande de
Mr Benafla

7 |RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni

Page : 5/21
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ANNEXE 1 - FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES Exterieur - Parking
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE T250012759 Carotte d'enrobé n°1 (47.311116,
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 5.061515)
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAPRON Grégory 15/01/2025 Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enrobé bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Analyse réalisée non conclusive

JO1-GRANULATS Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (gris)

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

001-GRANULATS )
granulats (gris)

Analyse réalisée non conclusive

002-GRANULATS Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (gris) (clair)

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

003-GRANULATS i ;
granulats (gris) (clair)

Analyse réalisée non conclusive

004-GRANULATS Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (gris) (clair)

Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)

005-GRANULATS granulats (gris) (clair)

007-LIANT Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)
DETAIL DES RESULTATS :
2z PV analyse PV analyse
REETENEE Amiante Conclusion amiante HAP L0 it

Couche (mg/kg)
JO1-GRANULATS AR'ZS'L&OOH&' <0.50
001-GRANULATS AR_ZS_LEiOOZE& Fibres d'amiante non détectées <0.50
002-GRANULATS | AR25:LE002163 <0.50
003-GRANULATS AR'25'L5i002163' Fibres d'amiante non détectées <0.50
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232 PV analyse PV analyse
Référence ) . . Teneur HAP
Couche Amiante Conclusion amiante HAP (ma/kg)
004-GRANULATS AR'ZS'Lgl'002163' <0.50
005-GRANULATS AR-25-L(I)51-002163- Fibres d'amiante non détectées <0.50
007-LIANT AR'ZS'LgiOOZE& Fibres d'amiante non détectées <0.50
PRELEVEMENT : P002
Emplacement
Nom du client A Nmér de dossier Localisation
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES Exterieur - Parking
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE T250012759 Carotte d'enrobé n°2 (47.311397,
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 5.061486)
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAPRON Grégory 15/01/2025 Enrobé bitumineux
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enrobé bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle
Analyse réalisée non conclusive
JO1-GRANULATS Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (marron)
001-GRANULATS Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (marron)
Analyse réalisée non conclusive
002-GRANULATS Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (gris) (tacheté)
003-GRANULATS Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux (je type enll'obe (visiblement monocouche)
granulats (gris) (tacheté)
Analyse réalisée non conclusive
004-GRANULATS Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
granulats (gris) (clair)
: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)
005-GRANULATS granulats (gris) (clair)
007-LIANT Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)
Page : 7/21
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DETAIL DES RESULTATS :

Réfoéljgﬂge PX;?:*,:G Conclusion amiante v le_1|nAa|1:I’yse Tanfg;kg)AP
JO1-GRANULATS AR'ZS'L§i002163' <0.50
001-GRANULATS AR'ZS'LE£002163' Fibres d'amiante non détectées <0.50
002-GRANULATS | AR25L5/002163- <0.50
003-GRANULATS | ARZ5LE002163 Fibres d'amiante non détectées <0.50
004-GRANULATS AR'ZS'L§i002163' <0.50
005-GRANULATS AR'ZS'L&OOZE& Fibres d'amiante non détectées <0.50

007-LIANT AR'ZS'LE£002163' Fibres d'amiante non détectées <0.50
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ANNEXE 2 — CROQUIS
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0 pove Planche de repérage

Client : CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET | Titre : Croquis

N° rapport : T250012759 Théatre Mansart

N° planche : 1/1 Version : 0 Lieu d’intervention : 94 boulevard Mansart

Type : Croquis 21000 DIJON

Date - 22/01/2025 Batiment : E?j:)kri]ng théatre Mansart 94 boulevard Mansart
Intervenant : CHAPRON Grégory Etage : Exterieur

Origine du plan : Transmis par le client Commentaire : /

LI‘_J s 27 777 20020 LA A A A AV A

Preinenert m Frebawsienl s
ol de Tescaber D02 de be adupe

1y

P001 P002

TF
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ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES
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Numéro d’offre : 2608435
Numeéro de contrat :C25007585 A

Document 1

«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Grégory CHAPRON

4 Rue Louis de Broglie

Parc technologique - BP 306

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-002791-01 Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:48 Page1/3
Annule et remplace la version AR-25-LE-002163-01 ayant pour date d'émission le 18/01/2025 a 04:46, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25A000880 Date de réception : 16/01/2025 Date d'analyse : 16/01/2025
Référence dossier Client:Affaire n°2608435

C25007585 A - Théatre Mansart 94 boulevard Mansart 21000 DIJON - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Les résultats d'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses r I'Environnement France sont
joints en annexe & ce rapport.

N® . - Technique Préparation
éch. Référence client Description visuelle utiisée | [R5 orep7ND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | POO1-Exterieur matériau dur bitumineux Mglé'\)ls. 6/6 - » Analyse réalisée non
- Parking - A de type enrobé / conclusive
- Carotte (visiblement
d'enrobé n°1 - monocouche) granulats
Enrobé bitumineux | (aris), (gris) (clair) - - - -
matériau dur bitumineux MMELU 3/6 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) granulats mécanique
(gris), (gris) (clair) (méthode
interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux /Mhﬁlﬂ.; 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
de type enrobé attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
002 | PO02-Exterieur matériau dur bitumineux Mg'éss' 6/6 - g Analyse réalisée non
- Parking - A de type enrobé / conclusive
- Carotte (visiblement
d'enrobé n°2 - monocouche) granulats
e (gris) (clair), (tacheté),
Enrobé bitumineux (marron)
Tous les de trag é sont sur de. La rep de ce n'est que sous sa forme intégrale, || comporte 3 page(s). f
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'is ont été regus et ne concernent que les objets soumis & |'essal. Seules certaines prestations ‘o rac
pp: dans ce sont par I ion. Elles sont i parle it
y pour le Bati Est SAS

ACCREDITATION N*
20, rue du Kochersberg 1-1751
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www,eurofins, frlamiante/analyses/
SA.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208

Portée disponible sur
www. cofrac fr

ESSAIS
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0 pave Numéro d’offre : 2608435

Numeéro de contrat :C25007585 A

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-002791-01 Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:48 Page2/3
Annule et remplace la version AR-25-LE-002163-01 ayant pour date d'émission le 18/01/2025 a 04:46, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée,

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25A000880 Date de réception : 16/01/2025 Date d'analyse : 16/01/2025
Référence dossier Client:Affaire n°2608435

C25007585 A - Théatre Mansart 94 boulevard Mansart 21000 DIJON - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

o Référence client Description visuelle | "eShnidue Eréparation Résultats
éch. D prep / Nb
Analyste | griles ou Type
lames
matériau dur bitumineux M'&LJ 376 | Calcination ef Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) granulats mécanique
(gris) (clair), (tacheté), (méthode
(marron) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux M&E X 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / M44U attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO83769 et T-PM-WO084179) en vue d'une identification
des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-W022725) en vue d'une identification
des fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA «
Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les de é sont sur La de ce n'est i que sous sa forme intégrale, || comporte 3 page(s). ‘ofra‘

Les résuitats du présent rappoﬂ s'appliquent aux ob)e!s tels qu'ils ont elé regus et ne concernent que les objets soumis & |'essal. Seules certaines prestations
pp: dans ce sont par I ion. Elles sont ifi parle

y pour le Bati Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg - 1-1751
67700 Saverne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www,eurofins, friamiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.AS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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pave Numéro d’offre : 2608435

Numeéro de contrat :C25007585 A

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-002791-01 Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:48 Page3/3

Annule et remplace la version AR-25-LE-002163-01 ayant pour date d'émission le 18/01/2025 a 04:46, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée,

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25A000880 Date de réception : 16/01/2025 Date d'analyse : 16/01/2025

Référence dossier Client:Affaire n°2608435

C25007585 A - Théatre Mansart 94 boulevard Mansart 21000 DIJON - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

NB 1 : Sauf information contralre sur ce rapport, le ire eff une ly he par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
décrits si dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 “Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essai peut

éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a ia limite de détection. ** Pour étre optiquement

observable. une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)” ; “Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune

fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la d'ami; dans les én. la limite de détection g par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 - Le pré rapport i les analy lusives et non ives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques d'analyse
MOLP et META sur tous les échantilions f formé aux exi indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend « Préparation avec trai par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de I'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante

p dans les matériaux et p Il resp g le cas 1 de l'article 6 de I'arrété du ter octobre 2019 a savoir
la détection et I'identification d’amiante délvbérement ajouté dans les ériaux et produi
NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidi la pré d'ami il est

conclu a la détection d'amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d'amiante

Cindy Barth

Technicien Analyste Microscopie

Tous les de tracabilité sont sur La de ce n'est isée que sous sa forme intégrale, Il comporte 3 page(s). ‘ofra‘
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux ob)em tels qu'ifs ont été regus et ne concernent que les objets soumis & |'essal. Seules certaines prestations
PP dans ce sont par I ion. Elles sont identifu parle by 5
yses pour le Bati Est SAS ACCREDITATION N*
20, rue du Kochersberg 1- 1751
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o> €U rofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 25E009029 Version du : 22/01/2025
N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-011708-01 Date de réception technique : 20/01/2025
Premiére date de réception physique : 20/01/2025
Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00014103
Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhofer@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
N° Ech Matrice Référence échantillon
L Matériaux routiers (ROU) 25A000880-001 - POO1-Exterieur - Parking - A - Carotte d'enrobé n*1 - Enrobé
bitumineux
002 Matériaux routiers (ROU) 25A000880-002 - P002-Exterieur - Parking - A - Carotte d'enrobé n°2 - Enrobé
cofrac
Eurofins. y pour I' i - Site de S ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N 1- 1488
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Www.cotae.fr ESSAIS
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eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 25E009029 Version du : 22/01/2025
N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-011708-01 Date de réception technique : 20/01/2025
Premiére date de réception physique : 20/01/2025
Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00014103
N° Echantillon 001 002
Référence client : 25A000880- 25A000880-
001 002
Matrice : ROU ROU
Date de prélévement :
Date de début d'analyse : 20/01/2025  20/01/2025
Température de l'air de l'enceinte : 17.6°C 17.6°C
Préparation Physico-Chimique
250QG : Matiére séche %PB. 100 . 99.7
LSEXB : Prétraitement de I'échantillon
Concassage a Fait ‘ Fait
Homogeneisation e Fait * Falt
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSEXV : HAP 16 composés - potentiellement
amianté
Benzo(a)pyréne mgkgMS. * <0.50 » <050
Fluoréne mgkgMS, * <0.50 * <0.50
Phénanthréne mgkgM.S. * <0.50 * <0.50
Anthracéne mgkgMS. * <0,50 . <0.50
Fluoranthéne mgkgM.S. * <0.50 - <0.50
Pyréne mgkgM.S. * <0.50 ® <0.50
Benzo-(a)-anthracéne mgkgM.S, * <0,50 e <0.50
Chryséne mgkgMS. * <0.50 \ <0.50
Benzo(b)fluoranthéne mgkgM.S. * <0,50 5 <0.50
Benzo(k)luoranthéne mgkgMS, * <0.50 * <0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mghkgM.S. * <0.50 > <0.50
Dibenzo(a hjanthracéne mgkgM.S. * <0.50 = <0.50
Naphtaléne mokgM.S, * <0.50 e <0.50
Acénaphthyléne mgkgM.S. * <0.50 2 <0.50
Acénaphténe mgkgMS, * <0.50 = <0.50
Benzo(ghiPéryléne mgkgMS. * <0.50 > <0.50
Somme des HAP mgkg M.S. <0.50 <0.50
cofrac
Eurofins. y pour I'Es - Site de S ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 waw.okac ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 25E009029 Version du : 22/01/2025
N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-011708-01 Date de réception technique : 20/01/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : EULESA00014103

Premiére date de réception physique : 20/01/2025

Marion Medina

Coordinatrice Projets Clients

La rep de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 5 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis & l'essai. Les
v at é s’ alé tel qu'il a été requ. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de

prélévement, la matrice, la ot autres i { [l comme pi du client), ne sent engager la ilité du i

Seules i P i PP dans ce sont par I Elles sont i par le bole *.

Les P du signe < aux limites de elles sont la du ire et fonction de la matrice,

Tous les de eti ée avec k = 2) sont disponibles sur demande,

Le résultat d'une somme de paramétres est soumis a une i ppée par notre ire. Celle-ci peut de la LQ rég! du ou des

paramétres sommés. Pour plus dinformations, n'hésitez pas & contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client,

cofrac
Eurofins Analyses pour [' _Sitede S ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frieny Portée ""P‘:"""" sur
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 uw.ooNee.Y. ESSAIS
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<+ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :25E009029 N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-011708-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande : EULESA00014103
Matériaux routiers
Code Analyse Principe et référence de la LQl |incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode alaLQ site de
LSSXB  Prétraitement de féchansiion Beoyage [Broyage et homogénéisation] - furofins Analyses pour FEnvircanemen
NF EN 15002 France
Concassage
Homogeneisabon
LSaxvV HAP 16 composés - potentiellement ameantd GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acklone)
- Méthode nterne
Benzo(a)pyréne s 8% mekgMS
Fluoréne 05 50% mgkg MS
Phénanthréne 05 35% mgRkgMS.
Arthracene 0s 40% mgkg MS.
Flucranthéne 05 55% mokg MS
Pyréne 05 55% mgkg MS
Benzo-(a)-anthracene 0s 45% mgkg MS.
Chryséne 05 40% moRkgMS.
Benzo(b)flucranthéne 05 5% mokg MS
Benzo(kfuoranthéne 05 80% mglkg MS
Indeno (1,2.3-cd) Pyréne 05 50% mokgMS
Denzo(a hlanthracéne 0s 3% mekgMS.
Naphtaléne 05 30% mokg MS
Actnaphthyléne 05 5% mgkgMS
Actnaphtine 05 0% molg MS
Benzo(ghi)Péryléne 05 50% moig MS.
Somme des HAP mokgMS.
ZS0QG  Matére seche Gravimétne [Sechage & 105'C par 05 % ®PE
balance thermogravimétnque
(Thermocouple)] - NF EN 15634 -
Méthode A

Eurofins. y pour I' i - Site de S

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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FRANCE SAS
Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire
Dossier N° : 25E009029 N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-011708-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande : EULESA00014103
Matériaux routiers
” " Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N"Ech Reéférence Client Prélévement Physique (1) Technique 2/ GodeBane Hom Flacon
001 25A000880.001 200112025 200172025
002 25A000880-002 200112025 200172025
(1) : Date a laquelle I'échantilion a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la ion N/A (non appli ).
(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les inf é pour finaliser I i de I'échantilion.
Eurofins. y pour I' i -Sitede S
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 9§98 971

Page :
19/21
Repérage amiante et HAP enrobés



Repérage amiante et HAP enr

0 pave Numéro d’offre : 2608435

Numeéro de contrat :C25007585 A

ATTESTATION(S)

A ) A
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE
Votre contrat
Portefeuille : 0201050284
RESPONSABILITE CIVILE

' 0389616464 ENTREPRISE
i~ 08 20 20 26 32 Vo

Contrat

10800807204

ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN

92400 COURBEVOIE
a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il pourrait
encourir 3 la suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux meétiers suivants :
0 Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil
Essais, mesures et métrologie
Laboratoires d’analyses (non médicales)
Conseils
Formation
Certification, controle, qualification et homologation

oooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A l'exclusion :

0  des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de I’habitation

0 destravaux de dé i ge (enleé t de I'ami friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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0 pave Numéro d’offre : 2608435

Numeéro de contrat :C25007585 A

Contrat N* 10800807204
Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :
Nature des garanties Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »
confondus
Sans pouvoir excéder pour : 5000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5000 000 € par année d’assurance
USA/CANADA
sous-limités : 1 000 000 € par année d’assurance

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

2 500 000 € par année d'assurance *

d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

*1l précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réféere.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 03 janvier 2025
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

=

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.CS. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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