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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Adresse : C.N.R.S.  
23 rue DU LOESS BP20  
67037 STRASBOURG  

 
Nature du bâtiment : Bâtiment 520  
 

Référence Cadastrale : Non communiqué  
Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997  
 

1.2  DÉSIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Nom : CNRS DELEGATION ALSACE  

Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20  

67037 STRASBOURG  

Qualité : - 

 

Nom:       CNRS DELEGATION ALSACE  
Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20  

 67037 STRASBOURG  

    

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION 

Repérage réalisé par : BOHLER Florian  
N° certificat de qualification : CPDI5323  
Date d’obtention : 22/06/2021  
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
ICERT  
 
 
Date de la commande : 11/12/2023  
Accompagnateur : M. SFEIR  

Laboratoire d’Analyses :  Eurofins LEM  
Adresse laboratoire : 20 rue Kochersberg   

67701 SAVERNE CEDEX  
Numéro d’accréditation : 
 
Laboratoire d’Analyse : 
Adresse laboratoire : 
 
Numéro d’accréditation : 
 
Laboratoire d’analyse : 
Adresse laboratoire : 
 
Numéro d’accréditation : 

1-1751  
   
ITGA 
44 rue Jean Huss 
42000 SAINT ETIENNE 
1-1761 
   
SYNLAB 
99-101 Avenue Louis Roche 
92230 Gennevilliers 
L028 (RvA) 

  
Organisme d’assurance 
professionnelle :  

AXA FRANCE IARD  

Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 
92727 NANTERRE CEDEX  

N° de contrat 
d’assurance : 

 
10800807204  

Date de validité : 31/12/2024  
  

  
 

1.4 SIGNATURE DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 

Nom du diagnostiqueur : BOHLER Florian  
 
AGENCE DE STRASBOURG  
2 rue de l'Electricité  
67550 VENDENHEIM  
 
Signature de l’opérateur 

Lieu et date d’établissement du rapport   
 
Fait à VENDENHEIM le 19/01/2024  
 

 

  

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT 
 

 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante.  
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3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

 
Dans le cadre de cette mission, l’intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes 
auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité. 
 

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante 

 

Etage Local Elément 
Matériau / 

Produit 
Critères(s) ayant permis de 

conclure 
Réf 

sondage 
Réf 

ZPSO 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Porte vitrée Joint; peinture Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S055 
(P042B) Z041 

Porte vitrée Joint; peinture 
S056 

(P042) Z041 

Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P047 - idem)  Z004 

Escalier - 
Ensemble 

des 
marches 

Peinture; ciment 
Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S053 
(P041) Z015 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P047)  Z004 

Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P048)  Z004 

Murs 
Joint de 

dilatation; enduit Résultat d’analyse (P050)  Z004 

Murs Peinture; enduit 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S010 
(P006) Z004 

Murs Peinture; enduit 
S011 

(P006B) Z004 

Revêtement 
de sol 

Ragréage; 
enduit 

S013 
(P007B) Z018 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Document consulté (Rapport AC 

Environnement réf: 
002ER791083 du 21/12/2023) 

S092 Z018 

Revêtement 
de sol 

Matériau 
bitumineux S093 Z018 

Revêtement 
de sol 

Ragréage; 
enduit 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S012 
(P007) Z018 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage Résultat d’analyse (P059-idem)  Z019 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S028 
(P020) Z009 

Conduit de 
fluide 

Joint entre 
conduits 

S032 
(P024) Z010 

Murs 
Ciment de 

rebouchage 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S071 Z035 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S027 
(P020B) Z009 

Conduit de 
fluide 

Joint entre 
conduits 

S033 
(P024B) Z010 

Conduit de 
ventilation 

Enveloppe de 
calorifuge 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S068 Z032 
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R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Résultat d’analyse (P057)  Z018 

Murs Enduit; ciment 
Document consulté (Rapport AC 

Environnement réf: 
002ER791083 du 21/12/2023) 

S099 Z004 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage Résultat d’analyse (P059)  Z019 

R-1 Volume C004 - 
VACANT 

Murs Peinture; enduit Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S042 
(P033) Z004 

Plancher Peinture sur 
bois 

S048 
(P037) Z025 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Résultat d’analyse (P057 - idem)  Z018 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Escalier - 
Ensemble 

des 
marches 

Peinture; ciment 
Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S053 
(P041) Z015 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S073 Z014 

Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P047 - idem)  Z004 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Résultat d’analyse (P057 - idem)  Z018 

R-1 Volume 006 - 
VACANT 

Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P047 - idem)  Z004 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Résultat d’analyse (P057 - idem)  Z018 

Extérieur Façades 

Murs Peinture; enduit; 
ciment Résultat d’analyse (P061)  Z001 

Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux; 

peinture; enduit; 
ciment Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S059 
(P045) Z001 

Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux; 

peinture; enduit; 
ciment 

S060 
(P045B) Z001 

Extérieur Toiture 

Toiture Revêtement 
bitumineux 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S004 
(P003) Z005 

Toiture Revêtement 
bitumineux 

S005 
(P003C) Z005 

Toiture Revêtement 
bitumineux 

S006 
(P004) Z005 

Toiture Revêtement 
bitumineux 

S007 
(P004C) Z005 
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3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante 

 

Etage Local Elément Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis de 

conclure 
Réf 

sondage 
Réf 

ZPSO 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Escalier - 
Garde-corps 

Protection main 
courante 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S057 
(P043) Z042 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S065 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 

S066 Z004 

Murs Peinture; enduit S067 Z004 

RDC Volume C102 - 
VACANT 

Revêtement 
de sol 

Lé plastique; 
colle Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S001 
(P001) Z045 

Murs Peinture; enduit 
S002 

(P002) Z043 

Murs Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S062 Z043 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 

S063 Z044 

Plafond Enduit de lissage S064 Z044 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Revêtement 
de sol 

Colle de 
carrelage; joint Résultat d’analyse (P054)  Z007 

Murs Peinture; enduit 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S014 
(P008) Z004 

Revêtement 
de sol 

Colle de 
carrelage; joint 

S015 
(P009) Z007 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

S016 
(P010) Z013 

Murs Enduit; ciment Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 

S083 Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S085 Z013 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002ER791083 du 21/12/2023) 

S088 Z013 

Plafond Enduit; ciment S089 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S090 Z004 

Murs 
Peinture; enduit; 

ciment S091 Z004 

Revêtement 
de murs Plinthes 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d’amiante 

(PVC) 
S113 Z017 

Revêtement 
de murs Colle de plinthes Résultat d’analyse (P049)  Z012 
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  Conduit de 
ventilation Calorifugeage 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S084 Z011 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Conduit de 
fluide 

Calorifuge 
(blanc/jaune) 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S026 
(P019) Z036 

Poste 
électrique Enduit; ciment S029 

(P021)  

Conduit de 
fluide 

Joint entre 
conduits 

S031 
(P023) Z033 

Conduit de 
fluide 

Peinture sur 
métal 

S034 
(P025)  

Revêtement 
de sol Peinture; ciment S035 

(P026) Z037 

Murs Peinture; enduit S037 
(P028) Z034 

Conduit de 
ventilation Calorifuge Document consulté (Rapport AC 

Environnement réf: 
002IX001135 du 16/03/2017) 

S069 Z029 

Conduit de 
ventilation Calorifuge S070 Z030 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment Document consulté (Rapport AC 

Environnement réf: 
002ER791083 du 21/12/2023) 

S094 Z037 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment S095 Z037 

Poste 
électrique Joint Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S030 
(P022)  

Conduit de 
fluide Calorifugeage S036 

(P027) Z031 

Conduit de 
ventilation Calorifuge 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S072 Z028 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Conduit de 
fluide Calorifuge (blanc) Résultat d’analyse (P058)  Z022 

Portes bois Peinture; enduit 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S017 
(P011) Z020 

Revêtement 
de sol 

Chape ciment; 
joint 

S018 
(P012) Z023 

Débris Peinture; enduit S019 
(P013)  

Plafond Peinture; enduit S020 
(P014) Z013 

Portes 
métallique 

Peinture sur 
métal 

S021 
(P015) Z021 

Murs Peinture; enduit 
S022 

(P016) Z004 

Murs Peinture; enduit S041 
(P032) Z004 

Murs Enduit; ciment Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 

S079 Z004 

Murs Peinture; enduit; 
plâtre S080 Z004 
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Plafond 
Peinture; enduit; 

ciment S081 Z013 

Plafond Peinture; enduit; 
plâtre S082 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S086 Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S087 Z013 

Revêtement 
de sol Ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002ER791083 du 21/12/2023) 

S096 Z023 

Murs Enduit; ciment S097 Z004 

Plafond Enduit; ciment S098 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S100 Z004 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S108 Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S109 Z013 

R-1 Volume C004 - 
VACANT 

Murs Peinture; enduit 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S043 
(P033C) Z004 

Murs Peinture; enduit S044 
(P033B) Z004 

Murs Peinture; enduit; 
ciment 

S045 
(P034) Z004 

Murs 
Peinture; enduit; 

ciment 
S046 

(P035)  

Plancher Peinture sur bois S049 
(P037B) Z025 

Plancher Peinture sur bois S050 
(P037C) Z025 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002ER791083 du 21/12/2023) 

S110 Z018 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S111 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S112 Z004 

Suspentes et 
contrevents Peinture 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S047 
(P036) Z026 

Conduit de 
ventilation Conduits 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d’amiante 

(Métal) 
S114 Z024 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Escalier - 
Garde-corps Peinture 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S051 
(P039) Z016 

Plafond Peinture; enduit 
S052 

(P040) Z013 

Escalier - 
Ensemble 

des marches 
Peinture; ciment S054 

(P041B) Z015 
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Escalier - 
Ensemble 

des marches 
Peinture; ciment S054 

(P041C) Z015 

Murs Peinture; enduit S058 
(P044) Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 
S074 Z014 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002ER791083 du 21/12/2023) 

S104 Z015 

Plafond Enduit; ciment S105 Z013 

Murs Peinture; enduit; 
ciment S106 Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S107 Z013 

R-1 Volume 006 - 
VACANT 

Portes Peinture 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S023 
(P017) Z020 

Murs Enduit; ciment S024 
(P018) Z004 

Murs Enduit; ciment S025 
(P018B) Z004 

Murs Peinture; enduit 
S038 

(P029) Z004 

Revêtement 
de sol 

Peinture; 
ragréage 

S040 
(P031) Z018 

Murs Enduit; ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002IX001135 du 16/03/2017) 

S075 Z004 

Murs Peinture; enduit; 
plâtre S076 Z004 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment S077 Z013 

Plafond Peinture; enduit; 
plâtre S078 Z013 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 

Document consulté (Rapport AC 
Environnement réf: 

002ER791083 du 21/12/2023) 

S101 Z018 

Murs Enduit; ciment S102 Z004 

Plafond Enduit; ciment S103 Z013 

Murs Joint 
Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S039 
(P030) Z027 

Extérieur Façades 

Murs Peinture; enduit; 
ciment Résultat d’analyse (P060)  Z001 

Revêtement 
de murs Joint Résultat d’analyse (P063)  Z002 

Revêtement 
de murs Joint Résultat d’analyse (P062)  Z002 

Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux Résultat d’analyse (P064)  Z038 
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Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S061 
(P046) Z038 

Extérieur Toiture 

Toiture Relevé 
d'étanchéité Résultat d’analyse (P065)  Z006 

Toiture Revêtement 
bitumineux Document consulté (Rapport 

APAVE réf: 2073951 Démolition 
totale du 01/09/2020) 

S008 
(P004B) Z005 

Toiture Relevé 
d'étanchéité 

S009 
(P005) Z006 

Skydôme Joint d'étanchéité Résultat d’analyse (P066)  Z039 

Toiture 
Revêtement 
bitumineux 

Document consulté (Rapport 
APAVE réf: 2073951 Démolition 

totale du 01/09/2020) 

S003 
(P003B) Z005 

Extérieur Conduit de 
ventilation 

Murs Enduit; ciment Résultat d’analyse (P067)  Z040 

Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux Résultat d’analyse (P069)  Z003 

Revêtement 
de murs 

Revêtement 
bitumineux Résultat d’analyse (P068)  Z003 

 
 

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES 

 

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre 

Néant 

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre 

Néant 

4.3 Matériaux ou produits non prélevés 

Sans objet 
 

5 PRECONISATIONS 

 
L’adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d’intervention effectif des 
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, 
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante non identifiés notamment pour des raisons de 
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire l’objet 
d’une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais. 
 
Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis 
aux entreprises pour établir leur évaluation du risque. 
 
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et 
produits contenant de l’amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. 
 
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d’œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de 
l’amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les 
travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des 
guides de l’INRS et de l’OPPBTP, et des directives de l’inspection du travail.  
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6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 

6.1 OBJECTIF 

 
La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante dont le propriétaire 
doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble. 
 

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

 
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, 
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de 
l’habitation, 
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante dans les immeubles bâtis, 
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique, 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu 
du rapport de repérage, 
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 
modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020, 
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des 
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification, 
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017. 
 

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

 
Date de réalisation du repérage : 11/12/2023  
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence 
minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Lorsque le 
repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même pour des raisons techniques 
communiquées par l’opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder 
au repérage au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.  
Moyens mis à disposition de l’opérateur : Néant  
Documents remis : Néant  
 
Commentaires :  
 

- Commentaire n°1 : Les calorifuges amiantés ne sont pas visibles dans leurs ensembles. La cartographie de 
ces matériaux est susceptible de ne pas être exhaustive. 

 
- Commentaire n°2 : Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs 

ou de dalles, les conduites noyées et enterrées, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être 
repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

 
- Commentaire n°3 : Des investigations visuelles ont été menées sur les câbles et équipements électriques 

accessibles. En cas de découverte en phase "travaux" de matériaux susceptibles d'être amiantés au niveau 
des câbles électriques (ex: câbles tressés, câbles type pyrolion), des investigations complémentaires devront 
être menées après réception d'un bordereau de consignation électrique. 

 
- Commentaire n°4 : Des investigations complémentaires devront être menées sur les enrobés routiers en 

périphérie du bâtiment. 
 

- Commentaire n°5 : Les parties de volume situées à l’intérieur des gaines, coffrages, et doublages de murs 
n'ont pu être visitées que partiellement. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer 
nécessaires après dépose de ces éléments ou définition d’un moyen d’accès spécifique. 
 

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, défini à l’article R. 1334-22 du code de la 
santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante 
incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. 
Il ne peut être finalisé qu’après évacuation définitive de l’immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que 
tous les composants soient accessibles. 
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7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 

 

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION 

 
Démolition complète du bâtiment 520.  
 

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE 

 
Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d’immeuble concernés par la démolition telle que définie par 
le donneur d’ordre. 
Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les éléments de la 
construction et susceptibles d’être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste  
C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé 
contenir de l’amiante dont l’opérateur aurait connaissance. 
 
Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, n’auraient pas fait l’objet d’investigations car non 
identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier 
devra effectuer des investigations complémentaires. 
 
Liste des locaux (visités / non visités) : 
 

Etage Local / partie d’immeuble Visitée Justification 

RDC Volume C101 - CIRCULATION OUI  

RDC Volume C102 - VACANT OUI  

R-1 Volume C001 - CIRCULATION OUI  

R-1 Volume C002 - VACANT (Local technique) OUI  

R-1 Volume C003 - CIRCULATION (Dégagement) OUI  

R-1 Volume C004 - VACANT OUI  

R-1 Volume C005 - CIRCULATION OUI  

R-1 Volume 006 - VACANT OUI  

Extérieur Façades OUI  

Extérieur Toiture OUI  

Extérieur Conduit de ventilation OUI  

 

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 

 

Date Référence Société Objet Conclusions 

21/12/2023 002ER791083 AC 
ENVIRONNEMENT 

Rapport de mission de repérage 
des matériaux et produits 

contenant de l'amiante avant 
démolition d'un immeuble bâti 

Dans le cadre de la mission 
objet du présent rapport, il a 
été repéré des matériaux et 

produits contenant de 
l'amiante. 

01/09/2020 
2073951 

Démolition 
totale 

APAVE 

Rapport de mission de repérage 
des matériaux et produits 

contenant de l'amiante avant 
démolition d'un immeuble bâti 

Dans le cadre de la mission 
objet du présent rapport, il a 
été repéré des matériaux et 

produits contenant de 
l'amiante. 

29/03/2017 002IX001135 AC 
ENVIRONNEMENT 

Rapport de repérage des 
matériaux et produits des listes A 
et B de l'annexe 13-9 du Code de 

Santé Publique à intégrer au 
Dossier technique amiante 

Dans le cadre de la mission 
objet du présent rapport, il a 
été repéré des matériaux et 

produits contenant de 
l'amiante. 
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C102 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Lé plastique; colle  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifugeage  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifugeage  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
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ELEMENT :    Poste électrique  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Poste électrique - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Toiture  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevé d'étanchéité  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT : Toiture  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Toiture  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
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ELEMENT :    Toiture  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Toiture  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
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ELEMENT :    Toiture  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT : Toiture  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C102 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Poste électrique  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint  BOHLER Florian 

Localisation 
Poste électrique - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Revêtement de murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux; peinture; enduit; 
ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
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ELEMENT :    Revêtement de murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux; peinture; enduit; 
ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint entre conduits  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
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ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint entre conduits  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
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ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur métal  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Toutes zones   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint entre conduits  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C102 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C102 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C102 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit de lissage  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :  Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; plâtre  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; plâtre  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ragréage  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Portes  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture  BOHLER Florian 

Localisation 
Portes - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Conduits  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plancher  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur bois  BOHLER Florian 

Localisation 
Plancher - Fosse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plancher  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur bois  BOHLER Florian 

Localisation 
Plancher - Fosse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plancher  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur bois  BOHLER Florian 

Localisation 
Plancher - Fosse   

Résultat amiante 

Présence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Suspentes et contrevents  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture  BOHLER Florian 

Localisation 
Suspentes et contrevents - Fosse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Fosse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C004 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Chape ciment; joint  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Portes bois  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Portes bois - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifugeage  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Toutes zones   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enveloppe de calorifuge  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Plinthes  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Matériau bitumineux  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :   Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifugeage  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colle de carrelage; joint  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Ragréage; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Ragréage; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifuge  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifuge  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Ciment de rebouchage  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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 Page : 54/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Conduit de ventilation  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifuge  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Débris  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Débris - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume 006 - VACANT  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Escalier  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Escalier - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Escalier  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Escalier - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Escalier  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Escalier - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Escalier  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C005 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture  BOHLER Florian 

Localisation 
Escalier - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Escalier  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Protection main courante  BOHLER Florian 

Localisation 
Escalier - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Porte vitrée  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint; peinture  BOHLER Florian 

Localisation 
Porte vitrée - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Porte vitrée  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  RDC - Volume C101 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint; peinture  BOHLER Florian 

Localisation 
Porte vitrée - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante  
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Revêtement de sol  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; plâtre  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Plafond - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; plâtre  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Murs  
Emplacement 

 

 

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit  BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ELEMENT :    Portes métallique  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur métal  BOHLER Florian 

Localisation 
Portes métallique - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 

ELEMENT :    Conduit de fluide  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local 

technique)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifuge (blanc/jaune)  BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 
 

 
 
 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

PRELEVEMENT : P047  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Peinture; enduit 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 
semi-dur (granulaire) (gris) 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

PRELEVEMENT : P048  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Peinture; enduit 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 
semi-dur (granulaire) (gris) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P049  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colle de plinthes 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Colle de plinthes 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (blanc) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P050  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint de dilatation; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Joint de dilatation; enduit 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (beige) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile 
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PRELEVEMENT : P054  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  R-1 - Volume C001 - CIRCULATION  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colle de carrelage; joint 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Colle de carrelage; joint 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 Matériau dur (granulaire) (marron) 0 

RAW PRODUCT 
Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (tacheté) (beige) ; matériau dur de type 

carrelage, faïence (gris) (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; 
matériau dur (granulaire) (marron) en traces 

0 

CUST 02 Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 

CUST 02 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P057  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de sol - Sol   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Chape ciment; peinture 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau (beige) (clair) 0 

CUST 01 Matériau (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type trémolite-amiante 

CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P058  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifuge (blanc) 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de fluide - Plafond   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Calorifuge (blanc) 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

CUST 01 Matériau semi-dur (fibreux) (beige) 0 

RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (blanc) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P059  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION 

(Dégagement)  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Calorifugeage 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Conduit de ventilation - Plafond   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Calorifugeage 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT 
Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) 

; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces 0 

CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (beige) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile 

CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P060  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Peinture; enduit; ciment 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; 
matériau dur (granulaire) (gris) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P061  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Peinture; enduit; ciment 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 
semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) 

0 

CUST 01 
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, 

béton, chape (gris) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile 

CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P062  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Joint 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau 
(pulvérulent) (marron) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P063  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Joint 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau 
(pulvérulent) (marron) 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P064  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Façades  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Revêtement bitumineux 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir) + (gris) ; 
matériau (pulvérulent) (marron) 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P065  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevé d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Toiture - Toiture   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Relevé d'étanchéité 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) 
(noir) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P066  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Toiture  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joint d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Skydôme - Toiture   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Joint d'étanchéité 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (pulvérulent) (beige) en traces ; matériau souple de type joint (noir) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P067  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Conduit de ventilation  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Peinture; enduit; ciment 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (marron) (clair) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur 
(granulaire) (beige) (clair) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P068  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Conduit de ventilation  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Revêtement bitumineux 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (marron) (clair) en traces ; matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) 
(noir) 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P069  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage 

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513  Extérieur - Conduit de ventilation  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Revêtement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian 

Localisation 
Revêtement de murs - Murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 
Objet 

0  

Revêtement bitumineux 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

RAW PRODUCT Matériau (pulvérulent) (beige) en traces ; matériau souple de type plaque (fibreux) 
(bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces 

0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées 
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ANNEXE   CROQUIS 
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Planche de repérage 

 

Client : CNRS DELEGATION ALSACE       Titre : R-1 

N° rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 Lieu d’intervention : 
CNRS 
23 rue DU LOESS BP20 

67037 STRASBOURG N° planche : 1/4 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 19/01/2024  Bâtiment : Bâtiment 520 

Intervenant : BOHLER Florian Etage : R-1 

Origine du plan :        Croquis ou document transmis Commentaire : - 
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Planche de repérage 

 

Client : CNRS DELEGATION ALSACE       Titre : R-1 (Synthèse des matériaux amiantés) 

N° rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 Lieu d’intervention : 
CNRS 
23 rue DU LOESS BP20 

67037 STRASBOURG N° planche : 2/4 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 19/01/2024  Bâtiment : Bâtiment 520 

Intervenant : BOHLER Florian Etage : R-1 

Origine du plan :        Croquis ou document transmis Commentaire : - 
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Planche de repérage 

 

Client : CNRS DELEGATION ALSACE       Titre : RDC 

N° rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 Lieu d’intervention : 
CNRS 
23 rue DU LOESS BP20 

67037 STRASBOURG N° planche : 3/4 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 19/01/2024  Bâtiment : Bâtiment 520 

Intervenant : BOHLER Florian Etage : RDC 

Origine du plan :        Croquis ou document transmis Commentaire : - 
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Planche de repérage 

 

Client : CNRS DELEGATION ALSACE       Titre : Extérieur 

N° rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 Lieu d’intervention : 
CNRS 
23 rue DU LOESS BP20 

67037 STRASBOURG N° planche : 4/4 Version : 0 

Type : Croquis 

Date : 19/01/2024  Bâtiment : Bâtiment 520 

Intervenant : BOHLER Florian Etage : Extérieur 

Origine du plan :        Croquis ou document transmis Commentaire : - 
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ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES 

PV_00720240101212969 
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Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 96/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 97/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 98/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 99/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 

PV_00720200800396309 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 100/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 101/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 102/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 103/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 104/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 105/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 106/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 107/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 108/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 109/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 110/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 

PV_WS9406 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 111/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 112/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 

Document 3 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 113/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 114/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis  
 
Numéro de tâche: T230162513  
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD   

 

 Page : 115/128 

Repérage amiante avant démolition immeubles bâtis   

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 

 
 

Etage Local Elément Matériau / Produit 
Estimation des 

quantités 
Observations 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Porte vitrée Joint; peinture 7 ml - 

Murs Enduit; ciment 65 m² - 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Murs Peinture; enduit 15 m² - 

Revêtement 
de sol Ragréage; enduit 4 m² - 

Revêtement 
de sol 

Matériau 
bitumineux 4 m² - 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage 2 unités - 

Conduit de 
fluide Joint entre conduits 1 unité - 

Murs Ciment de 
rebouchage 6 ml - 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 30 m² - 

Murs Peinture; enduit 50 m² - 

Conduit de 
ventilation Calorifugeage 1 unité - 

R-1 Volume C004 - 
VACANT 

Murs Peinture; enduit 80 m² - 

Plancher Peinture sur bois 5 m² - 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 60 m² - 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Escalier - 
Ensemble des 

marches 
Peinture; ciment 5 m² - 

Murs Peinture; enduit 30 m² - 

Plafond Peinture; enduit; 
ciment 5 m² - 

Revêtement 
de sol Peinture; ciment 10 m² - 

R-1 Volume 006 - 
VACANT 

Murs Enduit; ciment 50 m² - 

Revêtement 
de sol Peinture; ragréage 25 m² - 

Extérieur Façades Murs Peinture; enduit; 
ciment 45 m² - 

Extérieur Toiture Toiture Revêtement 
bitumineux 25 m² - 

 
L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l’amiante présents dans 
l’immeuble bâti et concernés par le programme de travaux. 
Elle ne prend pas en compte : 
� Les autres matériaux ou produits contenant de l’amiante repérés dans l’immeuble bâti mais non 
concernés par le programme de travaux 
� Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits 
repérés. 
La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou 
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …) 
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ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE 

 
Z001 - Murs Peinture; enduit; ciment Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Façades 

Murs  Peinture; enduit; ciment  P060 Non 

Murs X Peinture; enduit; ciment  P061 Oui 

Revêtement de murs  Revêtement bitumineux; peinture; 
enduit; ciment 

S059 
(P045) 

P061 - 
idem 

Oui 

Revêtement de murs  
Revêtement bitumineux; peinture; 

enduit; ciment 
S060 

(P045B) 
P061 - 
idem Oui 

   

Z002 - Revêtement de murs Joint Continue : NON 
 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Façades 
Revêtement de murs  Joint  P063 Non 

Revêtement de murs X Joint  P062 Non 

 
Z003 - Revêtement de murs Revêtement bitumineux Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Conduit de ventilation 
Revêtement de murs  Revêtement bitumineux  P069 Non 

Revêtement de murs X Revêtement bitumineux  P068 Non 

 
Z004 - Murs Peinture; enduit Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage Réf. prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Murs  Peinture; enduit; ciment S066 P047 - idem Oui 

Murs  Peinture; enduit S067 P047 - idem Oui 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Murs X Peinture; enduit  P047 Oui 

Murs  Peinture; enduit  P048 Oui 

Murs  Joint de dilatation; enduit  P050 Oui 

Murs  Peinture; enduit S010 (P006) P047 - idem Oui 

Murs  Peinture; enduit S011 (P006B) P047 - idem Oui 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Murs  Enduit; ciment S099 P047 - idem Oui 

R-1 Volume C004 - 
VACANT 

Murs  Peinture; enduit S042 (P033) P047 - idem Oui 

R-1 
Volume C005 - 
CIRCULATION Murs  Peinture; enduit  P047 - idem Oui 

R-1 Volume 006 - VACANT Murs  Peinture; enduit  P047 - idem Oui 

R-1 
Volume C001 - 
CIRCULATION 

Murs X Peinture; enduit S014 (P008)  Non 

Murs  Enduit; ciment S083  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S090  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S091  Non 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Murs  Peinture; enduit S022 (P016)  Non 

Murs  Peinture; enduit S041 (P032)  Non 

Murs  Enduit; ciment S079  Non 

Murs  Peinture; enduit; plâtre S080  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S086  Non 

Murs  Enduit; ciment S097  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S100  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S108  Non 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT 

Murs  Peinture; enduit S043 (P033C)  Non 

Murs  Peinture; enduit S044 (P033B)  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S045 (P034)  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S112  Non 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Murs  Peinture; enduit S058 (P044)  Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S106  Non 

R-1 Volume 006 - VACANT 

Murs  Enduit; ciment S024 (P018)  Non 

Murs  Enduit; ciment S025 (P018B)  Non 

Murs  Peinture; enduit S038 (P029)  Non 

Murs  Enduit; ciment S075  Non 

Murs  Peinture; enduit; plâtre S076  Non 

Murs  Enduit; ciment S102  Non 
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Z005 - Toiture Revêtement bitumineux Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Toiture 

Toiture X Revêtement bitumineux S004 
(P003) 

 Oui 

Toiture  Revêtement bitumineux 
S005 

(P003C)  Oui 

Toiture  Revêtement bitumineux 
S006 

(P004) 
 Oui 

Toiture  Revêtement bitumineux S007 
(P004C) 

 Oui 

Toiture  Revêtement bitumineux 
S008 

(P004B)  Non 

Toiture  Revêtement bitumineux 
S003 

(P003B)  Non 

 
Z006 - Toiture Relevé d'étanchéité Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Toiture 
Toiture X Relevé d'étanchéité  P065 Non 

Toiture  Relevé d'étanchéité S009 
(P005) 

P065 - 
idem 

Non 

 
Z007 - Revêtement de sol Colle de carrelage; joint Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C001 - 
CIRCULATION 

Revêtement de sol X Colle de carrelage; joint  P054 Non 

Revêtement de sol  Colle de carrelage; joint S015 
(P009) 

P054 - 
idem 

Non 

 
Z009 - Conduit de ventilation Calorifugeage Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Conduit de ventilation  Calorifugeage S028 
(P020) 

 Oui 

Conduit de ventilation X Calorifugeage 
S027 

(P020B)  Oui 

 
Z010 - Conduit de fluide Joint entre conduits Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Conduit de fluide X Joint entre conduits S032 
(P024) 

 Oui 

Conduit de fluide  Joint entre conduits 
S033 

(P024B)  Oui 

 
Z011 - Conduit de ventilation Calorifugeage Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C001 - 
CIRCULATION Conduit de ventilation X Calorifugeage S084  Non 

 
Z012 - Revêtement de murs Colle de plinthes Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C001 - 
CIRCULATION Revêtement de murs X Colle de plinthes  P049 Non 
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Z013 - Plafond Enduit; ciment Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S065  Non 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Plafond  Peinture; enduit; ciment 
S016 

(P010)  Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S085  Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S088  Non 

Plafond X Enduit; ciment S089  Non 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Plafond  Peinture; enduit S020 
(P014) 

 Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S081  Non 

Plafond  Peinture; enduit; plâtre S082  Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S087  Non 

Plafond  Enduit; ciment S098  Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S109  Non 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT Plafond  Peinture; enduit; ciment S111  Non 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Plafond  Peinture; enduit 
S052 

(P040) 
 Non 

Plafond  Enduit; ciment S105  Non 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S107  Non 

R-1 Volume 006 - VACANT 

Plafond  Peinture; enduit; ciment S077  Non 

Plafond  Peinture; enduit; plâtre S078  Non 

Plafond  Enduit; ciment S103  Non 

 
Z014 - Plafond Peinture; enduit; ciment Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Plafond X Peinture; enduit; ciment S073  Oui 

Plafond X Peinture; enduit; ciment S074  Non 

 
Z015 - Escalier Ensemble des marches Peinture; ciment Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C005 - 
CIRCULATION 

Escalier - Ensemble des 
marches X Peinture; ciment 

S053 
(P041)  Oui 

Escalier - Ensemble des 
marches 

 Peinture; ciment S054 
(P041B) 

 Non 

Escalier - Ensemble des 
marches 

 Peinture; ciment S054 
(P041C) 

 Non 

Revêtement de sol  Peinture; ciment S104  Non 

 
Z016 - Escalier Garde-corps Peinture Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C005 - 
CIRCULATION Escalier - Garde-corps X Peinture 

S051 
(P039)  Non 

 
Z017 - Revêtement de murs Plinthes Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C001 - 
CIRCULATION Revêtement de murs X Plinthes S113  Non 
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Z018 - Revêtement de sol Peinture; ciment Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 Volume C001 - 
CIRCULATION 

Revêtement de sol  Ragréage; enduit S013 
(P007B) 

P057 - 
idem 

Oui 

Revêtement de sol  Peinture; ciment S092 
P057 - 
idem Oui 

Revêtement de sol  Matériau bitumineux S093 
P057 - 
idem 

Oui 

Revêtement de sol  Ragréage; enduit S012 
(P007) 

P057 - 
idem 

Oui 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Revêtement de sol X Peinture; ciment  P057 Oui 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT 
Revêtement de sol  Peinture; ciment  

P057 - 
idem 

Oui 

R-1 Volume C005 - 
CIRCULATION 

Revêtement de sol  Peinture; ciment  P057 - 
idem 

Oui 

R-1 Volume 006 - VACANT Revêtement de sol  Peinture; ciment  
P057 - 
idem Oui 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT 
Revêtement de sol X Peinture; ciment S110  Non 

R-1 Volume 006 - VACANT 
Revêtement de sol  Peinture; ragréage S040 

(P031) 
 Non 

Revêtement de sol  Peinture; ciment S101  Non 

 
Z019 - Conduit de ventilation Calorifugeage Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Conduit de ventilation X Calorifugeage  P059 Oui 

 
Z020 - Portes bois Peinture; enduit Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Portes bois X Peinture; enduit 
S017 

(P011) 
 Non 

R-1 Volume 006 - VACANT Portes  Peinture 
S023 

(P017)  Non 

 
Z021 - Portes métallique Peinture sur métal Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit 
Réf.  

sondage 
Réf. 

prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Portes métallique X Peinture sur métal S021 
(P015) 

 Non 

 
Z022 - Conduit de fluide Calorifuge (blanc) Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Conduit de fluide X Calorifuge (blanc)  P058 Non 

 
Z023 - Revêtement de sol Chape ciment; joint Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C003 - 
CIRCULATION 
(Dégagement) 

Revêtement de sol X Chape ciment; joint 
S018 

(P012)  Non 

Revêtement de sol  Ciment S096  Non 

 
Z024 - Conduit de ventilation Conduits Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 Volume C004 - 
VACANT 

Conduit de ventilation X Conduits S114  Non 
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Z025 - Plancher Peinture sur bois Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT 

Plancher X Peinture sur bois S048 
(P037) 

 Oui 

Plancher X Peinture sur bois 
S049 

(P037B)  Non 

Plancher  Peinture sur bois 
S050 

(P037C) 
 Non 

 
Z026 - Suspentes et contrevents Peinture Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C004 - 

VACANT 
Suspentes et 
contrevents X Peinture 

S047 
(P036)  Non 

 
Z027 - Murs Joint Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 Volume 006 - VACANT Murs X Joint 
S039 

(P030)  Non 

 
Z028 - Conduit de ventilation Calorifuge Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit 
Réf.  

sondage 
Réf. 

prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de ventilation X Calorifuge S072  Non 

 
Z029 - Conduit de ventilation Calorifuge Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de ventilation X Calorifuge S069  Non 

 
Z030 - Conduit de ventilation Calorifuge Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de ventilation X Calorifuge S070  Non 

 
Z031 - Conduit de fluide Calorifugeage Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de fluide X Calorifugeage 

S036 
(P027)  Non 

 
Z032 - Conduit de ventilation Enveloppe de calorifuge Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de ventilation X Enveloppe de calorifuge S068  Oui 

 
Z033 - Conduit de fluide Joint entre conduits Continue : NON 

 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de fluide X Joint entre conduits 

S031 
(P023)  Non 
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Z034 - Murs Peinture; enduit Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Murs X Peinture; enduit 

S037 
(P028)  Non 

 
Z035 - Murs Ciment de rebouchage Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Murs X Ciment de rebouchage S071  Oui 

 
Z036 - Conduit de fluide Calorifuge (blanc/jaune) Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 
Conduit de fluide X Calorifuge (blanc/jaune) 

S026 
(P019) 

 Non 

 
Z037 - Revêtement de sol Peinture; ciment Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

R-1 
Volume C002 - 
VACANT (Local 

technique) 

Revêtement de sol X Peinture; ciment S035 
(P026) 

 Non 

Revêtement de sol  Peinture; ciment S094  Non 

Revêtement de sol  Peinture; ciment S095  Non 

 
Z038 - Revêtement de murs Revêtement bitumineux Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Façades 
Revêtement de murs X Revêtement bitumineux  P064 Non 

Revêtement de murs  Revêtement bitumineux 
S061 

(P046) 
P064 - 
idem Non 

 
Z039 - Skydôme Joint d'étanchéité Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit 
Réf.  

sondage 
Réf. 

prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Toiture Skydôme X Joint d'étanchéité  P066 Non 

 
Z040 - Murs Enduit; ciment Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

Extérieur Conduit de ventilation Murs X Enduit; ciment  P067 Non 

 
Z041 - Porte vitrée Joint; peinture Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC Volume C101 - 
CIRCULATION 

Porte vitrée X Joint; peinture 
S055 

(P042B)  Oui 

Porte vitrée  Joint; peinture 
S056 

(P042)  Oui 

 
Z042 - Escalier Garde-corps Protection main courante Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC 
Volume C101 - 
CIRCULATION Escalier - Garde-corps X Protection main courante 

S057 
(P043)  Non 
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Z043 - Murs Peinture; enduit Continue : NON 
 

Etage Local / partie 
d’immeuble 

Elément Témoin Matériau / Produit Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC 
Volume C102 - 

VACANT 
Murs X Peinture; enduit S002 

(P002) 
 Non 

Murs  Peinture; enduit; ciment S062  Non 

 
Z044 - Plafond Peinture; enduit; ciment Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC 
Volume C102 - 

VACANT 
Plafond X Peinture; enduit; ciment S063  Non 

Plafond  Enduit de lissage S064  Non 

 
Z045 - Revêtement de sol Lé plastique; colle Continue : NON 

 

Etage 
Local / partie 
d’immeuble Elément Témoin Matériau / Produit 

Réf.  
sondage 

Réf. 
prélèvt 

Présence 
d’amiante 
(oui/non) 

RDC Volume C102 - 
VACANT 

Revêtement de sol X Lé plastique; colle S001 
(P001) 

 Non 
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ANNEXE CERTIFICAT DE L’OPERATEUR DE REPERAGE 
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE 
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS 
 
Les responsabilités du producteur de déchets  
 
Le Code de l’Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu 
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou 
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, 
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets 
s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »  
 
A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d’ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la 
bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des 
intervenants sont de la responsabilité de l’entreprise effectuant les travaux. 
 
Les familles de déchets  
 

 
 
Les différentes sortes de déchets d’amiante 
 
Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. Le traitement va 
dépendre de la nature des déchets amiantés. : 
 

Installation de stockage de déchets dangereux 
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification 

 

Installation de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) 

 

Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets 
connexes de chantiers contaminés (EPI, films de 
protection) 

Déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante générés par une activité de construction, 
rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une 
activité de construction, rénovation ou déconstruction 
de travaux de génie civil, y compris les terres 
naturellement amiantifères et les agrégats d’enrobés 
bitumineux amiantés 
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE 

 
Document INRS 
 

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets 
 
L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient, 
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d’un certificat 
d’acceptation préalable (CAP) de l’installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque 
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante 
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’à son élimination finale. 
 

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la 
libération de fibres. L’utilisation de moyens adaptés d’aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage 
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes 
à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes 
opératoires, EPI, règles d’hygiène). 
 

Élimination des déchets 

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d’un certificat d’acceptation 
préalable.  

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, 
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l’ADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants : 

https://www.sinoe.org/ 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ 


