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-CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur
d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'acces
spécifiques.

1. Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante :

- Composant de la . .
Local Etage e Zone Partie de composant Méthode
Combles | R+2 Plancher Sol Revétement bitumineux Résultat d’analyse (P031)

2. Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
susceptibles de contenir de ’amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

- Composant de la .
Local Etage Eorshcion Zone Partie de composant
Conduits de fluide n°1 Toutes zones Calorifuge
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Circulation Sous-sol
Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Conduits de fluide n°2 Toutes zones Calorifuge
Conduits de fluide Toutes zones Calorifuge
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
LT Sous-sol
Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Réserve 1 Sous-sol
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Conduits de fluide Toutes zones Calorifuge
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Réserve 2 Sous-sol | Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Réserve 3 Sous-sol
Conduits de fluide Toutes zones Calorifuge
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B Composant de la .
Local Etage A Zone Partie de composant
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Réserve 4 Sous-sol | Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Conduits de fluide Toutes zones Calorifuge
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Revétement de plafond(poutre) Plafond Enduit ciment - Peinture
Réserve 5 Sous-sol
Plancher Sol Ragréage - Peinture
Conduits de fluide Toutes zones Calorifuge
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Porte - Ouvrant intérieur Mur Joint vitrier noire
Entrée RDC
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
Revétement de plafond PIafoan dans lg Enduit - Peinture
plénum
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
Circulation RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
" Plafond dans le . .
Revétement de plafond plénum Enduit - Peinture
Porte - Ouvrant extérieur Mur Mastic
Monte charge RDC Revétement de mur(trémie) Mur Enduit - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
Revétement de mur(imposte) Mur Bois type isorel
Livraison RDC Revétement de plafond Plafon,d dans lg Enduit - Peinture
plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Porte - Ouvrant intérieur Mur Joint vitrier noire
Revétement de mur(imposte) Mur Bois type isorel
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture
Secrétariat RDC Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
N Plafond dans le . .
Revétement de plafond plénum Enduit - Peinture
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
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B Composant de la .
Local Etage A Zone Partie de composant
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
Bureau Pharmacien RDC Revétement de mur(imposte) Mur Bois type isorel
N Plafond dans le . .
Revétement de plafond plénum Enduit - Peinture
Plancher Sol Colle et ragréage - Revétement souple
Sas RDC Porte - Ouvrant intérieur Mur Joint vitrier noire
Fenétre - Dormant intérieur Mur Joint mousse et ciment
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Revétement de mur Mur Colle de - Plinthes
Magasin 1 RDC
Revétement de plafond (poutre) Plafond Enduit - Peinture
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Colle de - Plinthes
Fenétre - Dormant intérieur Mur Joint mousse et ciment
Magasin 2 RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement d(ra]oglafond (poutre) Plafond Enduit - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plafon,d dans lg Enduit - Peinture
plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Circulation 1 R+1
Revétement de mur Mur Isolant
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Enduit(cloison) - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plafo?éjntjj?nns e Enduit - Peinture
Réserve 1 R+1 p
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plafo?éjn(ljj?nns le Enduit - Peinture
Réserve 2 R+1 p
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
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B Composant de la .
Local Etage A Zone Partie de composant
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plafo?éjngamns le Enduit - Peinture
Vestiaire R+1 P
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
A Plafond dans le . .
Revétement de plafond plénum Enduit - Peinture
WC R+1 Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plaforlwédnﬂans le Enduit - Peinture
Circulation 2 R+1 p
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond PIafoan dans le Enduit - Peinture
plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Office personnel R+1
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Evier Toutes zones Plaque anti-vibratile - Revétement
bitumineux
Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond
Revétement de mur Mur Enduit - Peinture
Revétement de plafond Plafo?éjnﬁﬁlnns e Enduit - Peinture
Laboratoire R+1 p
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
Fenétre - Dormant extérieur Mur Joint d'étanchéité
Revétement de mur Mur Enduit ciment - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit ciment
Facades Extérieur
Appuis de fenétres Mur Enduit ciment
Escalier - Ensemble des contre- Sol Raaréage
marches et marches greag
Revétement de mur Mur Colle de - Faience
WC RDC Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
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B Composant de la .
Local Etage A Zone Partie de composant
Revétement de plafond Plafong dans le Enduit - Peinture
plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - Carrelage
Conduit de fluide Mur Fibres-ciment - Peinture
Revétement de mur Mur Enduit - Toile de verre peinte
Escalier RDC Plancher Sol Ragréage - Peinture
Paillasse Plafond Enduit - Peinture
Revétement de mur L
Mur Enduit ciment
Combles R+2 (soubassement)
Toiture Plafond Ardoises

3. Listedes locaux non visités concernés par la démolition et justification

Local Etage Justification

Vide sanitaire Sous-sol  [Acces condamné

Toitures Extérieur |Pas d'acces plus de 3m de haut

Machinerie monte- R+1 Pas d'ascensoriste sur site pour consigner les éléments en mouvement et
charge électrique.

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément a l'article R1334-19, « Le
propriétaire s’assure que les personnes accompagnant I'opérateur dans sa mission connaissent I'ensemble des
différentes parties de 'immeuble bati a visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris
ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une
fois complété :

- a l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.

- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de

I'amiante doit étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes
définis au contrat en s’assurant préalablement de I'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

4. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun
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Mission de repérage amiante avant demolition

-PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de 'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :
Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades
Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’'assemblage, tresses....
Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Appuis de fenétres.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plagues planes en fibres-ciment), joint de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton,
fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures).

Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol ('analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plagues menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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Opcve Mission de repérage amiante avant demolition

-CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et
produits du batiment afin d’'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou
équipements susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives,
'ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec
l'immeuble a démolir.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’'attester
de la présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués
afin de déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéeres. Dans le
cas ou une émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement
(sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement
est stabilisé apres 'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer
l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le
cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements
et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains
matériaux et de leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments
n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre
engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la
convention suivante : « A » désigne la zone de l'accés au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C», « D
», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : 14/11/2024

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Ao(t 2017 : Sans objet

Documents remis : Néant

Moyens mis a disposition : Néant

Périmeétre de la démolition :

Démolition de I'ensemble du batiment.

-RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
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Mission de repérage amiante avant demolition

-RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES / NON VISITEES CONCERNEES PAR LA
DEMOLITION ET JUSTIFICATION

Local / partie

d’immeuble Etage |Visitée [|Justification
Circulation Sous-sol |OUI

Monte charge Sous-sol |OUI

LT Sous-sol |OUI

Vide sanitaire Sous-sol [INON Acces condamné
Réserve 1 Sous-sol |OUI

Réserve 2 Sous-sol |OUI

Réserve 3 Sous-sol |OUI

Réserve 4 Sous-sol |OUI

Réserve 5 Sous-sol |OUI

Entrée RDC Oul

Circulation RDC oul

Monte charge RDC oul

Livraison RDC oul

Secretariat RDC oul

Bureau Pharmacien |RDC oul

Sas RDC Oul

Magasin 1 RDC oul

Magasin 2 RDC oul

Circulation 1 R+1 oul

Monte charge R+1 oul

Réserve 1 R+1 oul

Réserve 2 R+1 oul

Vestiaire R+1 oul

wC R+1 oul

Circulation 2 R+1 oul

Office personnel R+1 oul

Laboratoire R+1 Ooul

Facades Extérieur|OUI

Toitures Extérieur|NON Pas d'accés plus de 3m de haut
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Mission de repérage amiante avant démolition

L?.cal U pentle Etage |Visitée |Justification

d’immeuble

wC RDC Ooul

Escalier RDC Qul

Combles R+2 Qul

Machinerie ~ monte- R+1 NON Pas d'ascensoriste sur site pour consigné les éléments en mouvement
charge et électrique.

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

Local / partie | Composant de la . Référence .
d'immeuble Etage consiruction Zone Partie de composant prélévement Réf. ZPSO
Combles R+2 Plancher Sol Revétement bitumineux P0O31 Z031

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE (AUTRES CRITERES DE DECISION)

Néant
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LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
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Local / partie | - Composant de . Référence Réf. . f
d’'immeuble Etage 5 e Zone | Partie de composant prélevement| zpso Critéere de décision
Conduits de Toutes . Z010 Résultat d’analyse
fluide n°1 zones Calorifuge PO10 (PO10)
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture 2008 Résultat d’analyse
Revetr?]rﬂrent de Mur End;:inct'm:m ) 2006 Résultat d’analyse
Circulation Sous-sol Revétement de Plafond Enduit ciment - Z007 Résultat d'analvse
plafond(poutre) Peinture y
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
Conduits de Toutes . Z009 . ,
fluide n°2 zones Calorifuge Résultat d’analyse
Conduits de Toutes . Z009 Résultat d’analyse
fluide zones Calorifuge P009 (P009)
Revétement de Enduit ciment - Z006 . ,
Mur Pei Résultat d’analyse
LT Sous-sol _mur (_emt_ure
Revétement de Plafond Enduit ciment - Z007 Résultat d'analvse
plafond(poutre) Peinture Y
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
Revétement de Mur Endwt_ ciment - Z006 Résultat d'analyse
mur Peinture
Revétement de Plafond Endwt_ ciment - Z007 Résultat d'analyse
Réserve 1 1Sous-sol plafond(poutre) Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
CO”d‘.J"S de Toutes Calorifuge 2009 Résultat d’analyse
fluide zones
Revétement de Mur Enduit ciment - Z006 Résultat d’analvse
mur Peinture Y
Réserve 2 |Sous-so Revetement de Plafond Enduit ciment - 2007 Résultat d’analyse
plafond(poutre) Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
Plancher Sol Ragréage - Peinture PO05 2005 Resul’z?jto%g; alyse
Conduits de Toutes . Z009 . ,
fluide zones Calorifuge Résultat d’analyse
. Revétement de Enduit ciment - Z006 Résultat d'analyse
Réserve 3  [Sous-sol mur Mur Peinture PO06 (P006)
Revétement de Enduit ciment - Z007 Résultat d’analyse
plafond(poutre) Plafond Peinture PoOY (P007)
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture PO08 2008 Resul’z?jto%g;w alyse
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture 2008 Résultat d'analyse
Revétement de Enduit ciment - Z006 . ,
mur Mur Peinture Résultat d'analyse
Réserve 4  Sous-sol Revétement de Plafond Endwt. ciment - 2007 Résultat d'analyse
plafond(poutre) Peinture
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
Condglts de Toutes Calorifuge 2009 Résultat d'analyse
fluide zones
Revétement de Mur Endu¢ ciment - Z006 Résultat d'analyse
mur Peinture
Revétement de Enduit ciment - Z007 . ,
réserve 5 |Sous.sol plafond(poutre) Plafond Peinture Résultat d'analyse
Plancher Sol Ragréage - Peinture 2005 Résultat d’analyse
Conduits de Toutes . Z009 . ,
fluide zones Calorifuge Résultat d’analyse
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Local / partie | - Composant de . Référence Réf. . f
d’'immeuble Etage 5 e Zone | Partie de composant prélevement| zpso Critére de décision
Faux-plafond | Plafond |Plagque de faux-plafond PO18 2018 Result(a;)todlg; alyse
Porte - Ouvrant S . Z019 Résultat d’analyse
intérieur Mur Joint vitrier noire PO19 (P019)
Entrée RDC | Revétement de Enduit - Toile de verre Z014 . ,
Mur . Résultat d’analyse
mur peinte
N Plafond Z017
Revétement de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond Z018 Résultat d’analyse
Revétement de Mur Enduit - Toile de verre Z030 Résultat d'analvse
mur peinte Y
Z018 . ,
Circulation RDC Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond Résultat d’analyse
Revétement de Plafond 2017
dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
Porte -’O_uvrant Mur Mastic PO11 Z011 Résultat d’analyse
extérieur (PO11)
Monte charge | RDC Reveterr]ent de Mur Enduit - Peinture pP0O27 2027 Résultat d'analyse
mur(trémie) (PO27)
Revétement de Mur Enduit - Toile de verre Z014 Résultat d'analvse
mur peinte Y
Revet_ement de Mur Bois type isorel 2015 Résultat d’analyse
mur(imposte)
. Plafond Z017
Livraison RDC Revelt:frg r?gt de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
P plénum
Ragréage et colle de - Z013 ) ,
Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
Porte -’qurant Mur Joint vitrier noire 2019 Résultat d’analyse
intérieur
Revétement de . . Z015 Résultat d’analyse
mur(imposte) Mur Bois type isorel PO15 (PO15)
Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture PO12 2012 Resul’z?jtodlg; alyse
Revétement de Mur Enduit - T0_|Ie de verre PO14 Z014 Résultat d’analyse
mur peinte (P0O14)
Secrétariat RDC N Plafond Z017 . ,
Revelt:][gr?gt de dans le Enduit - Peinture PO17 Resul’zgtodl%nalyse
P plénum
Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond PO16 2016 Result(z’ajtodlg? alyse
Ragréage et colle de - Z013 Résultat d'analyse
Plancher Sol Carrelage P013 (PO13)
Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond 2018 Résultat d’analyse
Revétement de Mur Enduit - qule de verre Z014 Résultat d'analyse
mur peinte
Revétement de . . Z015 . ,
PhBat‘]r:’]eaaCL'len RDC mur(imposte) Mur Bois type isorel Résultat d’analyse
! R Plafond 2017
Revétement de . . . ,
dans le Enduit - Peinture Résultat d'analyse
plafond .
plénum
Colle et ragréage - 7034 Résultat d'analyse
Plancher Sol Revétement souple P034 (P034)
Sas RDC Por@e -,qurant Mur Joint vitrier noire 2019 Résultat d’analyse
intérieur
Fenétre - 2020 Résultat d’analyse
Magasin 1 RDC Dormant Mur | Joint mousse et ciment P020 (P020) y
intérieur
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Local / partie | - Composant de . Référence Réf. . f
d’'immeuble Etage 5 e Zone | Partie de composant prélevement| zpso Critéere de décision
E Z016 . ,
aux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond Résultat d’analyse
Revetr?]rﬂrent de Mur Colle de - Plinthes 2023 Résultat d’analyse
Reveétement de Plafond Enduit - Peinture 2024 Résultat d’analyse
plafond (poutre)
Ragréage et colle de - 2022 . ,
Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
Revétement de Mur Colle de - Faience PO21 7021 Résultat d’analyse
mur (PO21)
Revétement de Mur Colle de - Plinthes P023 7023 Résultat d’analyse
mur (P0O23)
Fenétre - Z020
Dormant Mur Joint mousse et ciment Résultat d’analyse
intérieur
Magasin 2 RDC Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond 7016 Résultat d’analyse
Ragréage et colle de - 2022 Résultat d’analyse
Plancher Sol Carrelage P022 (P022)
Revétement de 2024 . ,
plafond (poutre) | Plafond Enduit - Peinture P024 Résultat d'analyse
n°2 (P024)
Revetr?]rS:ent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d’analyse
" Plafond Z039
Revétement de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
Ragréage et colle de - Z035 ) ,
Circulation 1 R+1 Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
Revétement de 2042 Résultat d’analyse
mur Mur Isolant P042 (P042)
Revetr?]rS:ant de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d’analyse
Revétement de Enduit(cloison) - 7041 Résultat d’analyse
mur Mur Peinture P041 (P041)
Revetr?]rﬂfnt de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d'analyse
. Plafond Z039
Revétement de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
. plafond .
Réserve 1 R+1 plénum
Ragréage et colle de - Z035 . ,
Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
Revetqu:ent de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d’analyse
Revetm:ent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d'analyse
Revétement de Plafond 2039
lafond dans le Enduit - Peinture Résultat d'analyse
Réserve 2 R+1 P plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - 2035 Résultat d’analyse
Carrelage
Revetﬁmrent de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d'analyse
Revetﬁmrent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d'analyse
Revétement de Plafond 2039
dans le Enduit - Peinture Résultat d'analyse
- plafond .
Vestiaire R+1 plénum
Plancher Sol Ragréage et colle de - 2035 Résultat d’analyse
Carrelage
Revetr?]rzrent de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d’analyse
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Local / partie | - Composant de . Référence Réf. . f
d’'immeuble Etage 5 e Zone | Partie de composant prélevement| zpso Critére de décision
Revetr?]rﬂrent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d’analyse
Revétement de Plafond 2039
dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
we R+l Plancher Sol Ragreage et colle de - 2035 Résultat d’analyse
Carrelage
Revetr?]rﬂrent de Mur Colle de - Faience 2025 Résultat d’analyse
Revetr?]rﬂrent de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d’analyse
Revetr?]rﬂrent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d’analyse
. Plafond Z039
Reveltgfrgr?gt de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
Circulation 2 R+1 P plénum
Ragréage et colle de - Z035 . ,
Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
Revetr?]rS:ent de Mur Colle de - Faience 037 Résultat d’analyse
Revetr?]rS:ent de Mur Enduit - Peinture 2036 Résultat d’analyse
Revétement de Plafond 2039
dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
) Ragréage et colle de - Z035 . ,
Office R+1 Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
personnel Revétement de Z025
mur Mur Colle de - Faience Résultat d’analyse
Revetr?]rS:ant de Mur Colle de - Faience 2037 Résultat d’analyse
. Toutes | Plague anti-vibratile - Z043 Résultat d’analyse
Evier zones |Revétement hitumineux P043 (P043)
Faux-plafond | Plafond |Plaque de faux-plafond P038 2038 Resul’z?jtodsg; alyse
Revétement de . . Z036 Résultat d’analyse
mur Mur Enduit - Peinture P036 (PO36)
. Plafond Z039 .
Revétement de . . Résultat d’analyse
plafond dﬁns le Enduit - Peinture P039 (P039)
Laboratoire R+1 plenum - -
Plancher Sol Ragréage et colle de - PO35 Z035 Résultat d’analyse
Carrelage (P0O35)
Revétement de Mur Colle de - Eaience PO37 Z037 Résultat d'analyse
mur (P037)
Fenétre - Z040 < ,
Dormant Mur Joint d'étanchéité P040 Résultat d'analyse
L (P040)
extérieur
Revétement de Enduit ciment - Z001 Résultat d’analyse
mur Mur Peinture P001 (P001)
Revétement de Mur Enduit ciment P002 Z002 Résultat d'analyse
mur (P002)
Facades  [Extérieur Applf's de Mur Enduit ciment PO03 2003 Resultat d'analyse
fenétres (P003)
Escalier - Z004
Ensemble des . Résultat d'analyse
contre-marches Sol Ragreage P004 (PO04)
et marches
Revétement de Mur Colle de - Eaience P025 2025 Reésultat d’analyse
mur (P025)
wC RDC | Fenétre - Mastic Mur Mastic - Peinture 2012 Résultat d’analyse
Revétement de Mur Enduit - qule de verre Z014 Résultat d'analyse
mur peinte
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Local / partie | Composant de : Référence | Réf. s L
d’'immeuble Etage 5 e Zone | Partie de composant prélevement| zpso Critéere de décision
. Plafond Z017
Revétement de dans le Enduit - Peinture Résultat d’analyse
plafond .
plénum
Ragréage et colle de - Z013 . ,
Plancher Sol Carrelage Résultat d’analyse
. . Fibres-ciment - 2026 Résultat d’analyse
Conduit de fluide| Mur Peinture P026 (P026)
Revétement de Mur Enduit - To_lle de verre P030 Z030 Résultat d’analyse
mur peinte (P030)
Escalier RDC Plancher Sol Ragréage - Peinture P028 2028 Result(z:)todzg; alyse
Pailasse | Plafond |  Enduit - Peinture po2g | 2020 Res”'t(aptodzg;a'yse
Revétement de 7032 . ,
mur Mur Enduit ciment P032 Result(::)tod3;;1alyse
Combles R+2 | (soubassement)
. . 7033 Résultat d’analyse
Toiture Plafond Ardoises P033 (P033)

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION
(Matériaux non visés par la liste C de I'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

COMMENTAIRES :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations,
les éventuels coffrages perdus, ... n'‘ont pu étre repérés. |l conviendra de prévoir des investigations approfondies
complémentaires aprés démolition du bati.
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ANNEXE 1 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D’'OUVRAGES

PRELEVEMENT : P001

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Extérieur - Facades
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Fri Peintures multiples non séparable + enduit gris hétérogene 0

DETAIL DES RESULTATS :

ez PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Extérieur - Facades
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogene 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées

Rapport n°® : 82460-164463 A /| Référence du donneur d’ordre : Ancienne pharmacie

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 19/114



http://www.apave-diagnostics.com/

quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Extérieur - Facades
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Appuis de fenétres - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Enduit compact gris hétérogene 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Extérieur - Facades
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréage 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Escalier - Sol Ensemble des contre-marches et marches

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Ragréage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Ragréage gris hétérogéne avec poussieres 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P005

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - Réserve 3
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréage - Peinture 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + ragréage gris non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO06

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - Réserve 3
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + enduit gris hétérogene non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P007

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - Réserve 3
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de plafond(poutre) - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + enduit gris hétérogéne non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P008

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - Réserve 3
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Fenétre - Mur Mastic

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Mastic / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO09

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - LT
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Calorifuge 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Conduits de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calorifuge

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux orange 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P010

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 Sous-sol - Circulation
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Calorifuge 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Conduits de fluide n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calorifuge

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + toile blanche platrée non séparable + matériau en liege 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P011

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Circulation
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Porte - Mur Ouvrant extérieur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Mastic

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pcve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P012

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Secretariat
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Fenétre - Mur Mastic

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Mastic / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélévement
Ragréage et colle de - Carrelage 14/11/2024
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Numéro de dossier Piece ou local

82460-164463 RDC - Secretariat

Nom de I'opérateur
BOURGEOIS Christian

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage et colle de / Carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Colle grise en vrac 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV a’.‘a'yse
Amiante
Couche

Conclusion amiante
Frl

Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P014

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Secretariat
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Toile de verre peinte 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit platreux 0
blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogéne non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Frl

es PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P015

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Secretariat
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bois type isorel 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur(inposte) - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bois type isorel

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples non séparable + bois sous forme de fibres 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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cpave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P016

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Secretariat
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plaque de faux-plafond 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées

Rapport n°® : 82460-164463 A /| Référence du donneur d’ordre : Ancienne pharmacie

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 33/114



http://www.apave-diagnostics.com/

quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P017

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Secretariat
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de plafond - Plafond dans le plénum

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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cpave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P018

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Entrée
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plaque de faux-plafond 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P019

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Entrée
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint vitrier noire 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Porte - Mur Ouvrant intérieur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : \5\
Joint vitrier noire

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Matériau souple noir 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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Cipave

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P020

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON

Numéro de dossier

82460-164463

Piece ou local

RDC - Magasin 1

Partie du composant
Joint mousse et ciment

Date de prélevement
14/11/2024

Nom de I'opérateur
BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Fenétre - Mur Dormant intérieur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint mousse et ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Frl

Mousse grise non séparable + colle polymére incolore non séparable + matériau gris
hétérogene + peinture en faible quantité non séparable

0

DETAIL DES RESULTATS :

es PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P021

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Magasin 1
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de - Faience 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Faience

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non 0
séparable

DETAIL DES RESULTATS :

es PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélévement
Ragréage et colle de - Carrelage 14/11/2024
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Numéro de dossier Piece ou local

82460-164463 RDC - Magasin 2

Nom de I'opérateur
BOURGEOIS Christian

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage et colle de / Carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogene non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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Qpave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P023

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Magasin 2
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de - Plinthes 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Plinthes

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Colle grise non séparable + couche platreuse blanche non séparable + joint cassant gris 0
non séparable

Frl

DETAIL DES RESULTATS :

ez PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P024

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Magasin 2
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de plafond (poutre) n°2 - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples non séparable + enduit platreux blanc non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pcve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P025

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - WC
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de - Faience 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Faience

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Colle blanche 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - WC
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Fibres-ciment - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Conduit de fluide - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogene 0
DETAIL DES RESULTATS :
g4 PV analyse
Référence ; . )
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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mpa\/e Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P027

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Monte charge
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur(trémie) - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples non séparable + enduit platreux blanc non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence ; . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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0pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P028

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Escalier

GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ragréage - Peinture 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + ragréage gris hétérogéne 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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Cipave

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P029

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON

Numéro de dossier

82460-164463

Piece ou local

RDC - Escalier

Partie du composant
Enduit - Peinture

Date de prélevement
14/11/2024

Nom de I'opérateur
BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Paillasse - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

X

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Peinture non séparable + enduit platreux blanc non séparable + matériau gris hétérogéne

Frl - 0
non séparable
DETAIL DES RESULTATS :
es PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P030

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 RDC - Escalier
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Toile de verre peinte 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable 0
+ enduit platreux blanc en vrac non séparable

Frl

DETAIL DES RESULTATS :

ez PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P031

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+2 - Combles

GEORGES DAUMEZON

Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux 14/11/2024 BOURGEOIS Christian
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Revétement bitumineux

Planche de croquis n°: 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Matériau bitumineux noir 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante de type chrysotile
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‘pc\/e Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P032

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+2 - Combles
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur (soubassement) - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Enduit compact gris hétérogene 0
DETAIL DES RESULTATS :
g4 PV analyse
Référence ; . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P033

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+2 - Combles
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ardoises 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian

Composant de la construction
Toiture - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ardoises

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Matériau noir avec poussieres 0
DETAIL DES RESULTATS :
g4 PV analyse
Référence ; . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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Cipave

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P034

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON

Numéro de dossier

82460-164463

Piece ou local

RDC - Bureau Pharmacien

Partie du composant
Colle et ragréage - Revétement
souple

Date de prélevement
14/11/2024

Nom de I'opérateur
BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Objet :

Planche de croquis n°:

Colle et ragréage / Revétement souple

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Frl

Revétement souple beige

0

Fr2 Colle polymere jaune non séparable + ragréage rose non séparable 0

DETAIL DES RESULTATS :

es PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET

GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélévement
Ragréage et colle de - Carrelage 14/11/2024
Composant de la construction
Plancher - Sol

Résultat amiante

Numéro de dossier Piece ou local

82460-164463 R+1 - Laboratoire

Nom de 'opérateur
BOURGEOIS Christian

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage et colle de / Carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Colle rouge non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P036

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Laboratoire
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peintures multiples non séparable + enduit platreux blanc non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P037

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Laboratoire
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de - Faience 14/11/2024 BOURGEQOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Faience

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche platreuse 0
blanche non séparable

Frl

DETAIL DES RESULTATS :

ez PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P038

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Laboratoire
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plaque de faux-plafond 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague de faux-plafond

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P039

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Laboratoire
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de plafond - Plafond dans le plénum

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture en vrac non séparable + enduit platreux blanc en vrac non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P040

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Laboratoire
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint d'étanchéité 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Fenétre - Mur Dormant extérieur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint d'étanchéité

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau souple gris en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité 0
hétérogeéne non séparable

Frl

DETAIL DES RESULTATS :

ez PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P041

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Circulation 1
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit(cloison) - Peinture 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit(cloison) / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Peinture non séparable + carton non séparable + enduit platreux blanc non séparable 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P042

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Circulation 1
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant 14/11/2024 BOURGEOIS Christian

Composant de la construction
Revétement de mur - Mur

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Matériau fibreux jaune 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence - . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Fri Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P043

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTE MENTALE DU LOIRET 82460-164463 R+1 - Office personnel
GEORGES DAUMEZON
Partie du composant Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plaque anti-vibratile - Revétement 14/11/2024 BOURGEOIS Christian
bitumineux

Composant de la construction
Evier - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque anti-vibratile / Revétement bitumineux

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Fri Matériau bitumineux noir 0
DETAIL DES RESULTATS :
Référence PV apalyse . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
Frl Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE 2 — CROQUIS
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Titre : Croquis N°1 Sous-sol N° planche : 1/5

N° dossier : 82460-164463

Type : Croquis

Client : ETABLISSEMENT PUBLIC DE Version : 0

Intervenant : BOURGEOIS Christian Date : 15/11/2024

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 1 route de Chanteau
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Batiment : Niveau : Sous-sol

Légende :
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Titre : Croquis N°2 RDC N° planche : 2/5 N° dossier : 82460-164463 Type : Croquis
Client : ETABLISSEMENT PUBLIC DE ion :
Version : 0 Adresse : 1 route de Chanteau
Intervenant : BOURGEOIS Christian Date : 15/11/2024 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment : Niveau : RDC
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Titre : Croquis N°3 R+1 N° planche : 3/5 N° dossier : 82460-164463 Type : Croquis
Client : ETABLISSEMENT PUBLIC DE jon :
en Version : 0 Adresse : 1 route de Chanteau
Intervenant : BOURGEOIS Christian Date : 15/11/2024 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Batiment : Niveau : R+1

Origine du plan : Cabinet de diagnostics
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: - . Légende :
ave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante R .y i . . ..
"p FEES - e Efgncheite sof Revétermeant bitumineux contenant de Famiante

Titre : Croquis N°4 Combles N° planche : 4/5 N° dossier : 82460-164463 Type : Croquis
Client : ETABLISSEMENT PUBLIC DE jon :
Version : 0 Adresse : 1 route de Chanteau

Intervenant : BOURGEOIS Christian Date : 15/11/2024 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Batiment : Niveau : R+2

Origine du plan : Cabinet de diagnostics
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Mission de repérage amiante avant démolition

. o . . _ Légende :
pave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante N .
W Non visité
Titre : Croquis N°5 Toiture N° planche : 5/5 N° dossier : 82460-164463 Type : Croquis
Client : ETABLISSEMENT PUBLIC DE Version : 0 Adresse : 1 route de Chanteau
Intervenant : BOURGEOIS Christian Date : 15/11/2024 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment . Niveau : Extérieur
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ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D’ANALYSES

E.24623317.0.PDF

Parc d'affaires Espace Performances Bat K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41

Accréditation n® 1-5970

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur wwav.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12412 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES
M. Christian BOURGEQIS

Prélévement :

Commande ITGA : IT1424-24374
Echantillon ITGA : IT142411-12412

6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le ire n'est pas responsable des données fournles par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P0O01 - Enduit ciment - Peinture - Extérieur - Fagades - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
e Peintures multiples / Enduit gris hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'chantillon conformément & I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Elec ique a Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété '
(Méthode de ration) ) angte Eléments analytiques
,‘ % d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 19/11/2024 Amiante non -
Enduit gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : BOK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essal n'est autonisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écnte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mors et les rappons pendant 10 ans.
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E.24623318.0.PDF

i s oy, Sofrag
3 Accréditation n® 1-5970 <7
Tel : 02.99.35.41.41 N2
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible ¥ e
www.itga.fr surwww.cofracft %, 72T
g ESSAIS
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12413 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12413
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas resp des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous,

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P002 - Enduit ciment - Extérieur - Fagades - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
i Peinture en faible quantité / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti lytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trait chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété e RN aus
(Méthode de préparation) d'anr‘:iante 5 ialytiqu
et date d'analyse
» Peinture en faible quantité non META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
séparable + Enduit compact gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CIT
hétéroge Nombre de supports d'analyse : 2 1) )

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise dessal. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de Iamiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 eeil nu par le client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essal n'est autonsée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12414 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12414
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P003 - Enduit ciment - Extérieur - Fagades - Mur - Appuis de fenétres
Description ITGA
Hption Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié '
(Méthode de préparation) d,:;::te EO T
et date d'analyse
» Enduit compact gris hétérogéne META (A) le 19/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : KOB
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12415 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12415
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P004 - Ragréage - Extérieur - Fagades - Sol - Escalier
Description ITGA
Hption Ragréage gris hétérogéne avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léme '
(Méthode de préparation) d,:;::te Er Nty tgoes
et date d'analyse
¥ Ragréage gris hétérogéne avec META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
poussiéres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédiation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12416 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12416
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon POOS - Ragréage - Peinture - Sous-sol - Réserve 3 - Sol - Plancher
Description ITGA
e Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) d‘,;"’m";‘:te Eléments analytiques
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Ragréage META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de L compétence des laboratorres pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12417 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12417
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P006 - Enduit ciment - Peinture - Sous-sol - Réserve 3 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Peinture / Enduit gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
gris hétérogéne non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12418 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12418
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P007 - Enduit ciment - Peinture - Sous-sol - Réserve 3 - Plafond - Revétement de plafond(poutre)
Description ITGA
Hption Peinture / Enduit gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
gris hétérogéne non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bat K cofrac
35760 SAINT-GREGOIRE WA\
Tél : 02.99.35.41.41

Accréditation n® 1-5970

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12419 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12419
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P0O08 - Mastic - Peinture - Sous-sol - Réserve 3 - Mur - Fenétre
Description ITGA
Hption Peinture en vrac / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léments anatyti
(Méthode de préparation) Yoo e
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 19/11/2024 Amiante non -
Matériau beige en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : KOB
éparabl Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches récep! ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12420 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12420
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P009 - Calorifuge - Sous-sol - LT - Toutes zones - Conduits de fluide
Description ITGA
Hption Toile blanche enduite / Matériau fibreux orange

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Elec ique a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si 1a teneur est supérieure ou égale 3 0,1 96 en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Rechnlgoe aattioue Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damidnke i
et date d'analyse
¥ Toile blanche enduite non MOLP + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
séparable + Matériau fibreux orange Nombre de préparations : 3 détecté Analyste ; CIT
Nombre de supports d'analyse : 4 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Péchantition objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante infériewre a la limite de détection,

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, 1 limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait Fobjet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables & Feeil nu par le client, ont été analysées,

Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12421 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12421
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P010 - Calorifuge - Sous-sol - Circulation - Toutes zones - Conduits de fluide n°1
Description ITGA
Hption Peinture / Toile blanche platrée / Matériau en liege

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Elec ique a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si 1a teneur est supérieure ou égale 3 0,1 96 en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée TNCUINUR A0 TIo0 Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dandtn Iytiq
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Toile MOLP + META (A) le 20/11/2024 Amiante non o Autres fibres inhalables
blanche platrée non séparable + Nombre de préparations : 3 détecté distinguées par M. (2)
Matériau en liege Nombre de supports d'analyse : 4 1) Ana}y?;): AXN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure @ 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d'amlante via les
critéres d'identif] eportés dans les donné lytiques (M : Morphologie / D: Diffraction é ique | A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été Identifiées par le laboratoire alors qulelles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de amiante par nature elles ont fait F'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a Feeil nu par le client, ont été analysées,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bat K cofrac
35760 SAINT-GREGOIRE S
Tél : 02.99.35.41.41

Accréditation n® 1-5970

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12422 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12422
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon PO11 - Mastic - RDC - Circulation - Mur - Porte
Description ITGA
Hption Peinture en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léments anatyti
(Méthode de préparation) d,:ﬂ:::te L
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non ame
Matériau gris en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches récep! ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bat K cofrac
35760 SAINT-GREGOIRE S
Tél : 02.99.35.41.41

Accréditation n® 1-5970

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12423 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12423
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P012 - Mastic - Peinture - RDC - Secretariat - Mur - Fenétre
Description ITGA
Hption Peintures multiples en vrac / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié '
(Méthode de préparation) 3 :;::te Eléments analytiques
et date d'analyse
¥ Peintures multiples en vrac non META (A) le 20/11/2024 Amiante non s
séparable + Matériau beige en vrac Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MWM
non sép Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches récep! ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bat K cofrac
35760 SAINT-GREGOIRE S
Tél : 02.99.35.41.41

Accréditation n® 1-5970

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12424 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12424
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P013 - Ragréage et colle de - Carrelage - RDC - Secretariat - Sol - Plancher
Description ITGA
Hption Carrelage en vrac / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léme '
(Méthode de préparation) d,:;::te Er Nty tgoes
et date d'analyse
* Colle grise en vrac META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches récep! ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K

35.760 i Accréditation n® 1-5970

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12425 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12425
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P014 - Enduit - Toile de verre peinte - RDC - Secretariat - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit platreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité
hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément & I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat vari e
(Méthode de préparation) d'aar:\ié;:te Eléments analytiques
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 19/11/2024 Amiante non -
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : BOK
séparable + Enduit platreux blanc Nombre de supports d'analyse : 2 1) )
en vrac non séparable + Matériau
gris en faible quantité hétérogéne
non séparable

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de 'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avalent pas été distinguées par le client. Sl les couches
étaient susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a F'eell nu par le client, ont été analysées.

Validé par ;  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Faceréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12426 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12426
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P015 - Bois type isorel - RDC - Secretariat - Mur - Revétement de mur(inposte)
Pesation TG Peintures multiples / Bois sous forme de fibres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié T
(Méthode de préparation) isdsics Ee B
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Bois sous forme de fibres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12427 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12427
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P016 - Plaque de faux-plafond - RDC - Secretariat - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA
Hption Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Elec ique a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si 1a teneur est supérieure ou égale 3 0,1 96 en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damidnke i
et date d'analyse
» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Matériau fibreux beige Nombre de préparations : 3 détecté Anslysta ; T
Nombre de supports d'analyse : 4 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Péchantition objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante infériewre a la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, 1 limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12428 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12428
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P017 - Enduit - Peinture - RDC - Secretariat - Plafond dans le plénum - Revétement de plafond
Description ITGA
Hption Peinture en vrac / Enduit platreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technigque analytique Résultat . SR
(Méthode de préparation) isdsics S
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Enduit platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : T
éparabl Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description TTGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas éé distinguées par le client, Si les couches
éaient susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait lobjet d'une analyse.

Dans le cas d’une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a F'eeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12429 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12429
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P018 - Plaque de faux-plafond - RDC - Entrée - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA
Hption Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Elec ique a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si 1a teneur est supérieure ou égale 3 0,1 96 en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damidnke i
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Couche MOLP + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
fibreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 3 détecté Analyste ; AXN
Matériau fibreux jaune Nombre de supports d'analyse : 4 (1) @)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Péchantition objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante infériewre a la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, 1 limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12430 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12430
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P019 - Joint vitrier noire - RDC - Entrée - Mur - Porte
Description ITGA
e Matériau souple noir

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léme '
(Méthode de préparation) d,:;::te Er Nty tgoes
et date d'analyse
» Matériau souple noir META (B) le 20/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12431 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12431
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P020 - Joint mousse et ciment - RDC - Magasin 1 - Mur - Fenétre
Description ITGA
e Mousse grise / Colle polymére incolore / Matériau gris hétérogéne / Peinture en faible quantité

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié T
(Méthode de préparation) isdsics Ee B
Y d'amiante
et date d'analyse
» Mousse grise non séparable + Colle META (A) le 20/11/2024 Amiante non -

polymeére incolore non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Matériau gris hétérogéne + Nombre de supports d'analyse : 2 1) &)
Peinture en faible quantité non

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme tellies, 1a limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches

étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a Feeil nu par le client, ont été analysées,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12432 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12432
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P021 - Colle de - Faience - RDC - Magasin 1 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Carrelage / Peinture / Colle beige / Toile fibreuse blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié léments anatyts
(Méthode de préparation) yarkul F
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Colle META (A) le 20/11/2024 Amiante non -

beige non séparable + Toile Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
fibreuse blanche non séparabk Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12433 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12433
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P022 - Ragréage et colle de - Carrelage - RDC - Magasin 2 - Sol - Plancher
Description ITGA
Hption Colle grise / Ragréage gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
» Colle grise non séparable + META (A) le 21/11/2024 Amiante non -
Ragréage gris hétérogéne non Nombre de préparations : 4 détecté Analyste : MIF
éparabl Nombre de supports d'analyse : 8 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12434 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12434
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P023 - Colle de - Plinthes - RDC - Magasin 2 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Carrelage / Colle grise / Couche platreuse blanche / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technigque analytique Résultat . SR
(Méthode de préparation) | N
et date d'analyse
» Colle grise non séparable + Couche META (A) le 20/11/2024 Amiante non e
platreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Joint cassant gris non sé Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12435 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12435
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P024 - Enduit - Peinture - RDC - Magasin 2 - Plafond - Revétement de plafond (poutre) n°2
Description ITGA
Hption Peintures multiples / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Enduit platreux blanc non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12436 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12436
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P025 - Colle de - Faience - RDC - WC - Mur - Revétement de mur
Description ITGA Colle blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié T
(Méthode de préparation) d,:ﬂ:::te ER o
et date d'analyse
» Colle blanche META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12437 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12437
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P026 - Fibres-ciment - Peinture - RDC - WC - Mur - Conduit de fluide
Description ITGA
Hption Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Matériau compact gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : T
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12438 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12438
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P027 - Enduit - Peinture - RDC - Monte charge - Mur - Revétement de mur(trémie)
Description ITGA
Hption Peintures multiples / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Enduit platreux blanc non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12439 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12439
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P028 - Ragréage - Peinture - RDC - Escalier - Sol - Plancher
Description ITGA
e Peinture / Ragréage gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) d‘,;"’m";‘:te Eléments analytiques
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Ragréage META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12440 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12440
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P029 - Enduit - Peinture - RDC - Escalier - Plafond - Paillasse
Description ITGA
Hption Peinture / Enduit platreux blanc / Matériau gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié léments anatyts
(Méthode de préparation) d‘.’a"’m";':te e e
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Enduit META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
platreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Matériau gris hétérogéne non Nombre de supports d'analyse : 2 1) &)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante Inférleure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, la limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le alors qu'elles ient pas été di
étalent susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a Feil nu par le client, ont été analysées,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

inguées par le client. Si les couches
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
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5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12441 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12441
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P030 - Enduit - Toile de verre peinte - RDC - Escalier - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié T
(Méthode de préparation) d\,;am";':te EO T
et date d'analyse
¥ Peintures multiples en vrac non META (A) le 20/11/2024 Amiante non -

séparable + Toile fibreuse blanche Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL

en vrac non séparable + Enduit Nombre de supports d'analyse : 2 1) @

plétreux blanc en vrac non

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc ées en vrac et ées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédiation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12442 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12442
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P031 - Revétement bitumineux - R+2 - Combles - Sol - Plancher
Description ITGA
apticn Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léments anatyts
(Méthode de préparation) Ve e e
Y d'amiante
et date d'analyse
» Matériau bitumineux noir META (B) le 20/11/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste 1AM
Nombre de supports d'analyse : 4

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12443 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12443
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P032 - Enduit ciment - R+2 - Combles - Mur - Revétement de mur (soubassement)
Description ITGA
Hption Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léme '
(Méthode de préparation) d,:;::te Er Nty tgoes
et date d'analyse
» Enduit compact gris hétérogéne META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HIL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27

www.itga.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12444 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12444
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P033 - Ardoises - R+2 - Combles - Plafond - Toiture
Description ITGA
e Matériau noir avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léme '
(Méthode de préparation) d,:;::te Er Nty tgoes
et date d'analyse
» Matériau noir avec poussié META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12445 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12445
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P034 - Colle et ragréage - Revétement souple - RDC - Bureau Pharmacien - Sol - Plancher
Description ITGA
Hption Revétement souple beige / Colle polymére jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié T
(Méthode de préparation) isdsics Ee B
Y d'amiante
et date d'analyse
» Revétement souple beige META (A) le 20/11/2024 Amiante non e
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
» Colle polymére jaune non séparabl META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
+ Ragréage rose non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CJT
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantilion objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inféricure & la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédiation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12446 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12446
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon PO35 - Ragréage et colle de - Carrelage - R+1 - Laboratoire - Sol - Plancher
Description ITGA
Hption Carrelage / Colle rouge / Matériau beige en faible quantité

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technigque analytique Résultat . SR
(Méthode de préparation) yaren ENarits sty
Y d'amiante
et date d'analyse
» Colle rouge non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Matériau beige en faible quantité Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CIT
non sép Nombre de supports d'analyse : 2 1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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Opave Mission de repérage amiante avant démolition

Parc d'affaires Espace Performances Bt K
35760 SAINT-GREGOIRE

5 Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12447 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12447
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P036 - Enduit - Peinture - R+1 - Laboratoire - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Peintures multiples / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) \./anf:té Eléments analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 19/11/2024 Amiante non e
Enduit platreux blanc non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : BOK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12448 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : IT142411-12448
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P037 - Colle de - Faience - R+1 - Laboratoire - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
apticn Carrelage / Peintures multiples / Colle beige / Couche platreuse blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technigque analytique Résultat w PR
(Méthode de préparation) Yerién Eldriteris analytiques
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -

Colle beige non séparable + Couche Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : T
platreuse blanche non séparat Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Faceréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12449 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12449
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661

Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau

- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P038 - Plaque de faux-plafond - R+1 - Laboratoire - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA
Hption Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Elec ique a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si 1a teneur est supérieure ou égale 3 0,1 96 en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damidnke i
et date d'analyse
» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le 20/11/2024 Amiante non -
Matériau fibreux beige Nombre de préparations : 3 détecté Anslysta ; T
Nombre de supports d'analyse : 4 (1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Péchantition objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante infériewre a la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, 1 limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12450 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12450
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P039 - Enduit - Peinture - R+1 - Laboratoire - Plafond dans le plénum - Revétement de plafond
Description ITGA
Hption Peinture en vrac / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécani !

" .

que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié léments anatyti
(Méthode de préparation) Yoo Ee Syt
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 20/11/2024 Amiante non ame
Enduit platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : T
éparabl Nombre de supports danalyse : 2 1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches récep! ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Made in France

Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12451 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12451
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P040 - Joint d'étanchéité - R+1 - Laboratoire - Mur - Fenétre
Description ITGA
Hption Matériau souple gris en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ” '
(Méthode de préparation) d‘,;"’m";‘:te Eléments analytiques
et date d'analyse
» Matériau souple gris en faible META (B) le 20/11/2024 Amiante non -

quantité non séparable + Matériau Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : T

gris en faible quantité hétérogéne Nombre de supports d'analyse : 4 ) 2)

non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantilion objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante Inférleure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telies, la limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le alors qu'elles ient pas été di
étalent susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a Feil nu par le client, ont été analysées,

Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

inguées par le client. Si les couches

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédtation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12452 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12452
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P041 - Enduit(cloison) - Peinture - R+1 - Circulation 1 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA
Hption Peinture / Carton / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Elec ique 3 Ti ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat ié T
(Méthode de préparation) isdsics St Sy
Y d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Carton META (A) le 19/11/2024 Amiante non -

non séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : BOK
blanc non sép Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors quielles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 F'oeil nu par e client, ont été analysées,
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe
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Laceréditation du COFRAC atteste de s compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts pae Facerédation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12453 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I‘analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.

Client : Prélévement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : 1T1424-24374
M. Christian BOURGEOIS Echantillon ITGA : 1T142411-12453
6 Rue de la Closerie Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le lab ire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Echantillon P042 - Isolant - R+1 - Circulation 1 - Mur - Revétement de mur

Pesztion FTGH Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale a 0,1 9% en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Varié e anal
(Méthode de préparation) y a n.elé Eléments analytiques
y d'amiante
et date d'analyse
» Matériau fibreux jaune MOLP le 19/11/2024 Amiante non Aucune
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : GIM
Nombre de supports d'analyse : 2 ( 1)
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optk observable infé ala

limite de détection. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (um).
Validé par :  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de e rapport d'essal n'est autorisée que sous s3 forme inkégrale ; ce rappart ne doit pas #tre reproduit partieliement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrte du dient, les échantilons sont conservés pendant 6 mars et les rappons pendant 10 ans.
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Parc d'affaires Espace Performances Bat K

7 INT-GREGOIR; ‘Of'a‘
35. s Accréditation n® 1-5970
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Made in France

L'acoréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faccréditation qui sont identifiés par le symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT142411-12454 EN DATE DU 21/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'lls ont été requs au laboratoire.,

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES
M. Christian BOURGEOIS
6 Rue de la Closerie

Préléevement :

Commande ITGA : 1T1424-24374
Echantillon ITGA : IT142411-12454

Regu au laboratoire le : 18/11/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Le laboratoire n‘est pas responsable des d fournles par le cllent qui sont simplement retranscrites ci-dessous,
Commande 82460-164463--1146--1619--787-162550661
Dossier client

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau
- 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS

P043 - Plaque anti-vibratile - Revétement bitumineux - R+1 - Office personnel - Toutes zones - Evier

Echantillon

Description ITGA

Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément & I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait t chimique et mécani !

L%
q que au me

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d‘amliante 7
et date d'analyse
» Matériau bitumineux noir META (B) le 20/11/2024 Amiante non
Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : MYF
Nombre de supports d'analyse : 6 (1)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, Féchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par:  Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essal n'est autonsée que sous s3 forme inkégrale ; ce rapport ne doit pas #tre reproduit partieliement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulibre et écrte du dient, les échantilons sont conservés pandant 6 mois et les rapponts pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26
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ANNEXE 4 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L’identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés
a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le
batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites
dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise a jour réguliere et la communication du dossier
technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la
présence des matériaux et produits contenant de 'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir
les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir
les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités
de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations
générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travalil.

1. Informations générales

A) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour ’homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure
les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent
longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a également établi réecemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement
d’épanchements pleuraux (liquide dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois
mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.

B) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractere cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d’'usure ou lors d’interventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées
ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique font 'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. |l convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés. Defacon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant
de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des
opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant
de l'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est
obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des
immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’'information et des conseils
pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de
I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://mww.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des
boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une
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vanne sur une canalisation calorifugée a 'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des
matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection
sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a 'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’amiante

Les déchets de toutes natures contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un
désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filires, baches, etc.) sont
de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant
de 'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales
relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors
du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

B. Apport en décheterie
Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant
de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er janvier 2013, les
exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

C. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre
envisageées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés
dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce
type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre
vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de
'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

D. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :
— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement
et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;
— de la mairie ;
— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans
tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant
I'effectivité d’'une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé
aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante li¢ a des matériaux
inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant
élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)
A A A

Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE

Votre contrat
Portefeuille : 0201050284 SEBES B

RESPONSABILITE CIVILE
% 0389616464 ENTREPRISE
~ 0820202632 Vos références
Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France |ARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de |a Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir a la suite de dommages causés dans le cadre de |'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

. Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
. Batiment et génie civil

. Essais, mesures et métrologie

. Laboratoires d’analyses (non médicales)

- Conseils

. Formation

- Certification, contrdle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A l'exclusion :
= des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a l'article L 111.23 du Code de la
construction et de I'habitation
= des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
= des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. 5.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n" FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 N ¢ Cedex. E prise régie par le code des assurances.
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Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »

confondus

Sans pouvoir excéder pour : 5 000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d’assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance

non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada 5 000 000 € par année d’assurance
sous-limités :

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d’assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d’assurance *

*1l est précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 sous réserve du réglement de la prime émise ou &
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat,

Fait a Nanterre, le 10/01/2024
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

=

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n" FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de 'Arche 92727 N ¢ Cedex. E prise régie par le code des assurances,
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5700 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur BOURGEOQIS Christian

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 13/08/2020 - Date d'expiration : 12/08/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 13/08/2020 - Date d'expiration : 12/08/2027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 26/04/2024 - Date d'expiration : 25/04/2031

Termites Etat relatif a la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine (1)
Date d'effet : 26/04/2024 - Date d'expiration : 25/04/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu‘une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée al'adresse
https://www.icert frjliste-des-certifies/

Valide a partir du 01/09/2024.

(3) At o T juilet 2128 GUAnBsMt s crbtirws o co CH0n St JINgHS QIR Irterven st dand et dommnes ) Gagnoie amante, #ectscth, (a2, B0 ot tarmeite, cle urs Grgan i s e form aoon o€ [es e gences 405 Eadies Bur
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