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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Adresse : Mesures Physiques  

12 rue de la fonderie  

71200  LE CREUSOT  

Étage :    

Bâtiment :    

 

Nature du bâtiment : Bâtiment  

Cat. du bâtiment :  

 

Numéro de Lot :   

Référence Cadastrale : Non communiqué  

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997  

  

1.2  DÉSIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Nom : IUT Le Creusot  

Adresse : 12 rue de la fonderie  

71200 LE CREUSOT  

Qualité :  

 

Nom :       IUT Le Creusot  

Adresse : 12 rue de la fonderie  

 71200 LE CREUSOT  

    

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 22604  Mesure Physique  

 
Repérage réalisé par : CLAVERIE Jean Charles  
N° certificat de qualification : 18-1338  
Date d’obtention : 11/06/2020  

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
 Abcidia Certification 

 Abcidia Certification 
 
Date de la commande : 03/05/2021  
Accompagnateur : M. DEPREZ  
 

Laboratoire d’Analyses :  SGS France Division EHS  

Adresse laboratoire : 7 rue Jean GrandJean 31100 
TOULOUSE  

Numéro d’accréditation : 1-6454  

  

 
Organisme d’assurance 
professionnelle :  

 
AXA FRANCE IARD  

Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 
92727 NANTERRE CEDEX  

N° de contrat d’assurance : 5271124804  

Date de validité : 31/12/2021  

  

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE 

 
Changement huisserie. Remplacement de certains sols. Isolation par l'extérieur et l'intérieur. Réfection de 
l'isolation toiture.Remise en peinture des escaliers métalliques et des poutres. Adapatabilité PMR de certains 
sanitaires et des galeries.  
 

1.5 SIGNATURE ET VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 

Nom du diagnostiqueur : CLAVERIE Jean Charles  
AGENCE DE MACON Espace entreprises Macon Loché 95 rue 
Pouilly Loché 71870 MACON  

 
Signature  

Lieu et date d’établissement du rapport   
 
Fait à MACON le 27/09/2021  

 

 

1.6 CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT 

 

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade 
de la mission de matériaux et produits contenant de l'amiante.  
Suite à la contre analyse (prélèvement 74) faite sur l’ancienne zone du prélèvement du 
DTA de 2007 et sur les mêmes dalle de sol de la  deuxième entrée de l’amphithéatre 
,ainsi que les prélèvements faits au niveau de ces mêmes  dalles de sol au R+1 et au 
R+2, nous en concluons de la non présence d’amiante dans ces dernières. 
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L’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d’ordre doit 
faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d’accès spécifiques. 
  



 

Amiante  

Aff. n° :  A533798791.4 Mesure 

Physique A  

Rap. n° : 22604  Mesure Physique  

Page 5 sur 163 
 
 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

2 RESULTATS DU REPERAGE 

 
Dans le cadre de cette mission, l’intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les 
volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité. 
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2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux 

Absence 

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante 

 

Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

RDC bas 
Poutre et 
plafond 

Plafonds et 
poutres 

Enduits à base de 
ciment projetés, 

lissés ou talochés 

Résultat d’analyse 
(P068)  

 

RDC 
Amphithéatr

e 

Revêtements de 
sols 

Sol Vinyle Anti 
dérapant Noir - 

Peinture 

Résultat d’analyse 
(P001)  

 

Menuiseries 
extérieures 

Joints de mastic de 
vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

Résultat d’analyse 
(P002)  

 

Revêtements de 
murs, 

Sous couches des 
tissus muraux, 

moquettes murales - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P003) 

 

 

Murs et cloisons 
maçonnés 

Enduits à base de 
plâtre ou ciment 

projetés, lissés ou 
talochés - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P066) 

 

 

Plancher Ragréage 
Résultat d’analyse 

(P067) 
 

 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol noire à 
l'entrée 

Résultat d’analyse (P058 
- idem) 

 
Z058 - 
P058 

RDC Galeries 

Cloisons 
doublage 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P004) 

 
 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol grise 
foncée - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P006) 

 
 

Murs et cloisons 
maçonnés 

Enduits de ragréage, 
débullage, lissage + 
peinture - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P009)  

 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol ( contre 
analyse du DTA) 

Résultat d’analyse 
(P074) 

 
 

RDC Réserve R2 
Revêtements de 

sols 
Dalles de sol grise 

claire 50*50 - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P005) 
 

 

RDC WC n°1 

Cloisons sèches 
(assemblées, 

préfabriquées) 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse (P008 
- idem)  

Z008 - 
P008 

Faux plafonds 
Panneaux et plaques 

Type amstrong - 
Peinture 

Résultat d’analyse (P007 
- idem)  

Z007 - 
P007 

Revêtements de 
sols 

Colles et joints de 
carrelage petis 

carreaux, ragréages, 
primaires 

d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P062) 

 

 

Revêtements de 
murs 

Colles et joints de 
plinthe carrelage , 
ragréage, primaire 

Résultat d’analyse 
(P063)  
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Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

d'accrochage 

Revêtements de 
murs 

Colles et joints de 
faïence, ragréage, 

primaire 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P064) 

 

 

RDC WC n°2 

Faux plafonds 
Panneaux et plaques 

Type amstrong - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P007)  

Z007 - 
P007 

Cloisons sèches 
(assemblées, 

préfabriquées) 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P008)  

Z008 - 
P008 

RDC 
Foyer 

étudiants 

Doublage Type 
Placo 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P024) 

 
 

Faux plafonds Panneaux et plaques 
Résultat d’analyse 

(P060) 
 

 

Murs et cloisons 
maçonnés 

Enduits à base de 
plâtre ou ciment 

projetés, lissés ou 
talochés - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P061) 

 

 

Façades légères, 
murs rideaux, 

bardages, 
panneaux 
sandwich 

Peintures des 
bardages métalliques 

- Peinture 

Résultat d’analyse 
(P069) 

 

 

RDC Escalier 1 

Isolant et 
protection 

thermique ou 
acoustique sous 

bardage 

Isolent fibreux + pare 
vapeur 

Résultat d’analyse 
(P070) 

 

 

RDC Préparation 

Doublage 
Bandes calicot - 

Peinture 
Résultat d’analyse 

(P065) 
 

 

Isolant et 
protection 

thermique ou 
acoustique sous 

bardage 

Isolent fibreux 

Résultat d’analyse 
(P073) 

 

 

RDC 
Escalier de 
secours Bat 

2 

Autre 
Peinture sur structure 
métaliqque - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P071) 

 
 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol noire 
Résultat d’analyse (P058 

- idem) 
 

Z058 - 
P058 

RDC 

Escalier 
extérieur 

Amphithéatr
e 

Autre 
Peinture sur structure 
métaliqque - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P072) 

 

 

RDC Escalier n°2 
Revêtements de 

sols 
Dalles de sol noire 

Résultat d’analyse (P058 
- idem) 

 
Z058 - 
P058 

R+1 Galerie 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol mauve - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P010) 

 
 

Façades lourdes 
y compris 
poteaux 

Joints de dilatation 
Résultat d’analyse 

(P044)  
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Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

Menuiseries 
extérieures 

Joints d'étanchéité 
entre menuiserie et 

structure 

Résultat d’analyse 
(P045)  

 

Doublage placo 
Bandes calicot - 

Peinture 
Résultat d’analyse 

(P046) 
 

 

Cloisons sèches 
(assemblées, 

préfabriquées) 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P048)  

 

Menuiseries 
extérieures 

Joints de mastic de 
vitrage 

Résultat d’analyse 
(P055) 

 
 

Murs et cloisons 
maçonnés 

Enduits de ragréage, 
débullage, lissage 

sous doublage 

Résultat d’analyse 
(P056)  

 

R+1 
salle de 
reunion 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol gris 
clair petite - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P011) 

 
 

R+1 
Salle 

maupertuis 

Huisserie de 
fenêtre 

Joints de mastic de 
vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

Résultat d’analyse 
(P012)  

 

Murs et cloisons 
maçonnés 

Enduits de ragréage, 
débullage, lissage 

Résultat d’analyse 
(P043) 

 
 

R+1 Salle pascal 
Revêtements de 

sols 
Dalles de sol 

plancher technique 
Résultat d’analyse 

(P047) 
 

 

R+1 
Sanitaires 

n°1 

Revêtements de 
sols 

Colles et joints de 
carrelage gris grand 
carreau, ragréages, 

primaires 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P049) 

 

 

Revêtements de 
murs 

Colles et joints de 
plinthe carrelage, 
ragréage, primaire 

d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P050) 

 

 

Revêtements de 
murs 

Colles et joints de 
faïence, ragréage, 

primaire 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P051) 

 

 

Revêtements de 
sols 

Colles et joints de 
carrelage gris petit 
carreau, ragréages, 

primaires 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P052) 

 

 

Cloisons sèches 
(assemblées, 

préfabriquées) 

Bandes calicot - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P053)  

 

Faux plafonds Panneaux et plaques 
Résultat d’analyse 

(P054) 
 

 

R+1 Licence laser 
Menuiseries 
extérieures 

Joints de mastic de 
vitrage fenêtre 

coulissante 

Résultat d’analyse 
(P057)  

 

R+1 Escalier 
Revêtements de 

sols 
Dalles de sol noire 

Résultat d’analyse 
(P058) 

 
Z058 - 
P058 
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Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

Autre 
Peinture sur poutre 

métaliqque - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P059) 
 

 

R+1 
Escalier 
centre 

bätiment n°1 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol noire 
Résultat d’analyse (P058 

- idem)  
Z058 - 
P058 

R+2 galeries 

Façades lourdes 
y compris 
poteaux 

Appuis de fenêtres 
intérieur en fibres-

ciment 

Résultat d’analyse 
(P013)  

 

Murs maçonnés 

Enduits à base de 
plâtre ou ciment 

projetés, lissés ou 
talochés - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P014) 

 

 

R+2 Salle Td 7 

Menuiseries 
extérieures 

Joints de mastic de 
vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

Résultat d’analyse 
(P015)  

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P016) 

 

 

R+2 Sanitaires 

Revêtements de 
mur 

Colles et joints de 
plinthes carrelage 
grises mouchetés 
ragréage, primaire 

d'accrochage - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P018) 

 

 

Revêtements de 
sols 

Colles et joints de 
carrelage peit 

carreau, ragréages, 
primaires 

d'accrochage - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P017) 

 

 

Faux plafonds 
Panneaux et plaques 

- Peinture 
Résultat d’analyse 

(P019) 
 

 

 bardages, 
 éléments de 
remplissage 

Résultat d’analyse 
(P020) 

 
 

Cloisons placo 
Bandes calicot - 

Peinture 
Résultat d’analyse 

(P021) 
 

 

Conduits de 
fluides (air, eau, 
vapeur, fumée, 
échappement, 
autres fluides) 

Enduit sur conduit - 
Peinture 

Résultat d’analyse 
(P022) 

 

 

Revêtements de 
sols 

Colles et joints de 
carrelage gris 
grand,carreau 

ragréages, primaires 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P039) 

 

 

Revêtements de 
murs, 

Colles et jointsde 
faïence 15*15, 

ragréage, primaire 
d'accrochage 

Résultat d’analyse 
(P040) 

 

 

R+2 Bureau B16 Isolant et Isolent fibreux Résultat d’analyse   
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Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

protection 
thermique ou 

acoustique sous 
bardage 

(P036) 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol grise 
grande 

Résultat d’analyse 
(P023) 

 
 

Doublage 
Bandes calicot - 

Peinture 
Résultat d’analyse 

(P037) 
 

 

Coffrage perdu 
Bandes calicot - 

Peinture 
Résultat d’analyse 

(P038) 
 

 

R+2 Escalier 

Revêtements de 
sols 

Sol Vinyle Anti 
dérapant 

Résultat d’analyse 
(P041) 

 
 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol noire 
palier 

Résultat d’analyse 
(P042) 

 
Z042- P042 

R+2 
Escalier 
centre 

bätiment n°2 

Revêtements de 
sols 

Dalles de sol noire 
palier 

Résultat d’analyse (P042 
- idem)  

Z042- P042 

R+3 
Toitures Bat 

1 

Autre 
Peinture sur poutre 

métaliqque - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P025) 
 

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Parties planes : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…), écrans de semi 
indépendance, pare-

vapeur 

Résultat d’analyse 
(P028) 

 

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P029) 

 

 

R+3 
Toitures bat 

2 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Parties planes : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…), écrans de semi 
indépendance, pare-

vapeur 

Résultat d’analyse 
(P032) 

 

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P033) 

 

 

R+3 
Toitures bat 

3 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Parties planes : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…), écrans de semi 
indépendance, pare-

vapeur 

Résultat d’analyse 
(P026) 

 

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P027) 

 

 

R+3 
Escalier 

Accés toiture 
Bat 1 

Autre 
Peinture sur escalier 
métaliqque - Peinture 

Résultat d’analyse 
(P030)  
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Etage Local Composant Matériau / Produit 
Critères(s) ayant permis 

de conclure 
Réf 

sondage 
Réf ZPSO 

R+3 Toiture 4 
Étanchéité de 

toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P031) 

 

 

R+3 Toiture 5 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Parties planes : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…), écrans de semi 
indépendance, pare-

vapeur 

Résultat d’analyse 
(P034) 

 

 

Étanchéité de 
toiture terrasse 

Relevés : 
revêtements 

bitumineux (bandes, 
lés…) 

Résultat d’analyse 
(P035) 

 

 

 

2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés 

Sans objet 

3 INVESTIGATIONS NON REALISEES 

 

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre 

 

Local / partie d’immeuble Justification Moyen d'accès à prévoir 

Toutes les huisseries 
Présence ou non de joints 

compribandes 
faire intervenir une personne pour dépose 

d'huisseries identiques 

Tous les couloirs Porte coupe feu 
impossibilité d'investigation destructives car portes en 

fonctionnement  

Bardage extérieur 
Présence d'éventuelle matériaux 

pouvant contenir de l'amiante 
Passage une fois que l'ensemble du bardage sera 

enlevé 
 

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, Selon la Norme NF X 46-020 « Le propriétaire s’assure que 
les personnes accompagnant l’opérateur dans sa mission connaissent l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti à 
visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). » 
 

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre 

Néant 
Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de 
l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater à nouveau selon les 
termes définis au contrat en s’assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la 
construction. 
 
Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif 
qu’une fois complété, 
- à l’issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités 
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées. 
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4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 

4.1 OBJECTIF 

 
Le repérage de l’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l’article R. 4412-97 du 
Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de 
l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu’ils ont été définis par le 
donneur d’ordre. 
 

4.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

 
Loi no 2016-1088 du 8 août 2016, 
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 
mars 2019,  
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles 
bâtis 
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2019  
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail, 
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017. 
 

4.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

 
Date(s) et nature des visites sur site 
 

Date(s) de la ou 
des visites 

Objet 

27/04/2021 1 ère Visite de repérage 

12/07/2021 2 ème visite de repérage 

24/08/2021 Mise à jour du DTa et contre analyse des dalles de sol devant l'amphithéatre 

 
Documents remis : 
 

Titre Référence 

Programme de travaux 

Changement huisserie. Remplacement de certains sols. 
Isolation par l'extérieur et l'intérieur. Réfection de 

l'isolation toiture.Remise en peinture des escaliers 
métalliques et des poutres. Adapatabilité PMR de 

certains sanitaires et des galeries. 

 
Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant  
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, 
qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes 
d’ouvrage.  
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même pour des raisons 
techniques communiquées par l’opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur 
d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l’avancement des travaux projetés.  
Moyens mis à disposition de l’opérateur : Néant  
Commentaire : Néant  
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5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 

 

5.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE 

 
Changement huisserie. Remplacement de certains sols. Isolation par l'extérieur et l'intérieur. Réfection de 
l'isolation toiture.Remise en peinture des escaliers métalliques et des poutres. Adapatabilité PMR de certains 
sanitaires et des galeries.  
 
 
Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, n’auraient pas fait l’objet d’investigations car 
non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce 
dernier devra effectuer des investigations complémentaires. 
 

5.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L’OPERATEUR DE REPERAGE 
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Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage, 
telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre. 
 

Etage Local / partie d’immeuble concerné par les travaux  Visitée Justification 

RDC bas Poutre et plafond OUI  

RDC Amphithéatre Partiellement Plénium trop haut 

RDC Galeries OUI  

RDC Réserve R2 OUI  

RDC WC n°1 OUI  

RDC WC n°2 OUI  

RDC Salle d'examen OUI  

RDC Foyer étudiants OUI  

RDC Escalier 1 OUI  

RDC Préparation OUI  

RDC Escalier de secours Bat 2 OUI  

RDC Escalier extérieur Amphithéatre OUI  

RDC Escalier n°2 OUI  

RDC Salle Lavoisier OUI  

RDC Bureau B1 OUI  

RDC Bureau B2 OUI  

RDC Bureau B3 OUI  

RDC Bureau B6 OUI  

RDC Bureau B7 OUI  

RDC Salle Fresnel OUI  

RDC Réserve R1 OUI  

RDC Réserve R3 OUI  

RDC Bureau directeur OUI  

RDC Secretariat OUI  

RDC Hall n°1 OUI  

RDC Salle palissy OUI  

RDC Salle Ampère OUI  

RDC Acoustique OUI  

RDC Ascenseur n°1 OUI  

R+1 Galerie OUI  

R+1 salle de reunion OUI  

R+1 Salle maupertuis OUI  

R+1 Bureau B14 OUI  

R+1 Salle pascal OUI  

R+1 Sanitaires n°1 OUI  

R+1 Sanitaires n°2 OUI  
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Etage Local / partie d’immeuble concerné par les travaux  Visitée Justification 

R+1 Sanitaires n°3 OUI  

R+1 Licence laser OUI  

R+1 Licence MCI OUI  

R+1 Vecteo OUI  

R+1 Escalier OUI  

R+1 Atelier OUI  

R+1 Hall n°2 OUI  

R+1 Bureau B8 OUI  

R+1 Bureau B9 OUI  

R+1 Bureau B13 OUI  

R+1 Bureau B12 OUI  

R+1 Bureau B10 OUI  

R+1 Bureau B15 OUI  

R+1 Rangement R3 OUI  

R+1 Reserve 9 OUI  

R+1 Reserve 10 OUI  

R+1 Salle Carnot OUI  

R+1 Salle Biot et Savard OUI  

R+1 Centrale air et chaufferie OUI  

R+1 Bureau B11 OUI  

R+1 Ascensur OUI  

R+1 Escalier centre bätiment n°1 OUI  

R+2 galeries OUI  

R+2 Salle Td 7 OUI  

R+2 Sanitaires OUI  

R+2 Bureau B16 OUI  

R+2 Escalier OUI  

R+2 Hall n°3 OUI  

R+2 Salle TD 1 OUI  

R+2 Salle TD 2 OUI  

R+2 Salle TD 3 OUI  

R+2 Salle TD 4 OUI  

R+2 Salle TD 5 OUI  

R+2 Salle TD 6 OUI  

R+2 Ascenseur OUI  

R+2 Escalier centre bätiment n°2 OUI  

R+3 Toitures Bat 1 OUI  

R+3 Toitures bat 2 OUI  
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Etage Local / partie d’immeuble concerné par les travaux  Visitée Justification 

R+3 Toitures bat 3 OUI  

R+3 Escalier Accés toiture Bat 1 OUI  

R+3 Toiture 4 OUI  

R+3 Toiture 5 OUI  

 
Toutes les huisseries 

Partiellement 
Présence ou non de joints 

compribandes 

 Tous les couloirs NON Porte coupe feu 

 

Bardage extérieur 

Partiellement 

Présence ou non de 
matériaux pouvant contenir 

de l'amiante après dépose du 
bardage 

 

Isolent toiture 

Partiellement 

Présence ou non de 
matériaux pouvant contenir 
de l'amiante après dépose 

des isolents 

 
Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à 
inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme 
des travaux fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 de 
l’arrêté du 16 juillet 2019. 

Ouvrages ou composants de la 
construction 

Parties d’ouvrages ou de composants à inspecter 
ou à sonder 

Matériau ou 
Produit 

Commentaire 

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités  

Étanchéité de toiture terrasse Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, 
lés…), écrans de semi indépendance, pare-vapeur 

P  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) P  
 

2 - Parois verticales extérieures et Façades  

Façades légères, murs rideaux, 
bardages, panneaux sandwich 

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de 
remplissage 

P  

Peintures des bardages métalliques M  

Isolant et protection thermique ou 
acoustique sous bardage 

Isolent fibreux P  

Façades lourdes y compris poteaux Joints de dilatation M  

Appuis de fenêtres en fibres-ciment P  

Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis 
aluminium) 

M  

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure P  
 

 

3 - Parois verticales intérieures  

Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés 

M  

Enduits de ragréage, débullage, lissage M  

Cloisons sèches (assemblées, 
préfabriquées) 

Bandes calicot M  

Revêtements de murs, poteaux, 
cloisons, gaines, coffres 

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales 
ou les vinyles 

P  

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, 
primaire d'accrochage 

M  
 

 

4 - Plafonds et faux plafonds  

Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés 

M  

Faux plafonds Panneaux et plaques P  
 

 

5 - Planchers et planchers techniques  
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Revêtements de sols Dalles de sol P  

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 
d'accrochage 

M  

Sol Vinyle Anti dérapant M  
 

 

6 - Conduits et accessoires intérieurs  

Conduits de fluides (air, eau, 
vapeur, fumée, échappement, 
autres fluides) 

Enduit sur conduit M  

 

 

Autre  

Autre Peinture sur structure métaliqque P  
 

 
 

 

6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 

 
Rapports précédents : 
 

Date Référence Société Objet Conclusions 

23/05/2007 1685311/3/1/2  Véritas Fiche recapitulative DTA Présence d'amiante 

 

7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE BATI 

 
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son 
propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l’article R. 1334-
29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage 
amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues 
au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.  
 
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou 
sur un immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique 
amiante» (DTA) prévu au I de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche 
récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il 
tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-
5 du code de la santé publique.   
 
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul 
logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les 
conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. 
 
Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à 
effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à 
l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, 
en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux publics. 
 

8 PRECONISATIONS 

 
L’adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d’intervention effectif des 
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, 
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante non identifiés notamment pour des raisons de 
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire l’objet 
d’une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs 
délais. 
 
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux 
et produits contenant de l’amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. 
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Nous vous conseillons de faire appel à un maître d’œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de 
l’amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et 
les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, 
des guides de l’INRS et de l’OPPBTP, et  des directives de l’inspection du travail.  
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

PRELEVEMENT : P001  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Sol Vinyle Anti dérapant Noir - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Sol Vinyle Anti dérapant Noir / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-001-1 materiau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); Colle, beige 0 

13454619-001-2 matériau, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-001-1  Fibres d'amiante non détectées 

13454619-001-2  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P002  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de mastic de vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Menuiseries extérieures   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-002-1 Joint, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-002-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P003  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Sous couches des tissus muraux, 
moquettes murales - Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs,   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales / 
Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-003-1 matériau, souple, fibreux, marron; materiau de type "peinture", gris; Colle, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-003-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P004  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Cloisons doublage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-004-1 
materiau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); materiau de type "papier", souple, 

fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-004-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P005  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Réserve R2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol grise claire 50*50 - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol grise / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-005-1 Dalle, semi-dur, beige 0 

13454619-005-2 Colle, souple, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-005-1  Fibres d'amiante non détectées 

13454619-005-2  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P006  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol grise foncée - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol grise foncée / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-006-1 Dalle, souple, marron; matériau, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-006-1  Fibres d'amiante non détectées 
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Physique A  
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P007  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - WC n°2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Panneaux et plaques Type amstrong - 
Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Faux plafonds   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Panneaux et plaques Type amstrong / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-007-1 matériau, compact, fibreux, beige; Enduit, cassant, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-007-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P008  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - WC n°2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-008-1 
materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", 

souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-008-1  Fibres d'amiante non détectées 
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Aff. n° :  A533798791.4 Mesure 

Physique A  

Rap. n° : 22604  Mesure Physique  

Page 27 sur 163 
 
 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P009  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits de ragréage, débullage, lissage + 
peinture - Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs et cloisons maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet 
0  

Enduits de ragréage, débullage, lissage + peinture / Peinture 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-009-1 materiau de type "peinture", rouge; Enduit, cassant, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-009-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P010  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol mauve - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-010-1 materiau de type "peinture", gris; Dalle, souple, marron 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-010-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P011  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - salle de reunion  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol gris clair petite - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-011-1 materiau de type "peinture", beige; Colle, beige 0 

13454619-011-2 Dalle, souple, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-011-1  Fibres d'amiante non détectées 

13454619-011-2  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P012  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Salle maupertuis  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de mastic de vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Huisserie de fenêtre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-012-1 Joint, souple, gris; Joint, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-012-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P013  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Appuis de fenêtres intérieur en fibres-
ciment 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Façades lourdes y compris poteaux   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Appuis de fenêtres intérieur en fibres-ciment 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-013-1 matériau, dur, gris; materiau de type "peinture", beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-013-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P014  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits à base de plâtre ou ciment 
projetés, lissés ou talochés - Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-014-1 materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-014-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P015  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Salle Td 7  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de mastic de vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Menuiseries extérieures   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-015-1 Joint, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-015-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P016  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Salle Td 7  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-016-1 matériau, souple, gris; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-016-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P017  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de carrelage peit carreau, 
ragréages, primaires d'accrochage - 

Peinture 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 
d'accrochage / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-017-1 Colle, dur, gris; matériau, cassant, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-017-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P018  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de plinthes carrelage grises 
mouchetés ragréage, primaire 

d'accrochage - Peinture 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de mur   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelageragréage, primaire 
d'accrochage / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-018-1 Colle, dur, beige; materiau de type "papier", souple, fibreux, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-018-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P019  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Panneaux et plaques - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Faux plafonds   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Panneaux et plaques / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-019-1 matériau, compact, fibreux, beige; Enduit, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-019-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P020  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

 éléments de remplissage 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

 bardages,   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

 éléments de remplissage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-020-1 matériau, friable, fibreux, jaune; Mousse, cassant, jaune 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-020-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P021  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Cloisons placo   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-021-1 
materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", 

souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-021-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P022  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduit sur conduit - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduit sur conduit / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13454619-022-1 Enduit, cassant, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13454619-022-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P023  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Bureau B16  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol grise grande 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol grise grande 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-001-1 Dalle, souple, fibreux, gris 0 

13503567-001-2 Colle, souple, beige; matériau, cassant, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-001-1  Fibres d'amiante non détectées 

13503567-001-2  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P024  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Foyer étudiants  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Doublage Type Placo   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-002-1 materiau de type "peinture", gris; Enduit, cassant, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-002-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P025  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures Bat 1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur poutre métaliqque - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Autre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peinture sur poutre métaliqque / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-003-1 materiau de type "peinture", gris; Enduit, cassant, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-003-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P026  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures bat 3  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Parties planes : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…), écrans de semi 

indépendance, pare-vapeur 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), 
écrans de semi indépendance, pare-vapeur 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-004-1 matériau, friable, fibreux, jaune; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-004-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P027  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures bat 3  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-005-1 matériau, souple, gris; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-005-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P028  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures Bat 1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Parties planes : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…), écrans de semi 

indépendance, pare-vapeur 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), 
écrans de semi indépendance, pare-vapeur 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-006-1 matériau, friable, fibreux, jaune; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-006-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P029  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures Bat 1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-007-1 matériau, souple, gris; matériau, souple, bitumineux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-007-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P030  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Escalier Accés toiture Bat 1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur escalier métaliqque - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Autre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peinture sur escalier métaliqque / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-008-1 materiau de type "peinture", friable, rouge 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-008-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P031  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toiture 4  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-009-1 matériau, souple, gris; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-009-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P032  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures bat 2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Parties planes : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…), écrans de semi 

indépendance, pare-vapeur 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), 
écrans de semi indépendance, pare-vapeur 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-010-1 matériau, friable, fibreux, jaune; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-010-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P033  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toitures bat 2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-011-1 matériau, souple, gris; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-011-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P034  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toiture 5  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Parties planes : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…), écrans de semi 

indépendance, pare-vapeur 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), 
écrans de semi indépendance, pare-vapeur 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-012-1 
matériau, friable, fibreux, jaune; matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir; matériau, 

friable, gris 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-012-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P035  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+3 - Toiture 5  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Relevés : revêtements bitumineux 
(bandes, lés…) 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Étanchéité de toiture terrasse   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…) 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-013-1 matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir; matériau, friable, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-013-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P036  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Bureau B16  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Isolent fibreux 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Isolent fibreux 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-014-1 matériau, friable, fibreux, jaune 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-014-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P037  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Bureau B16  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Doublage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-015-1 
materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", 

souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-015-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P038  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Bureau B16  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Coffrage perdu   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-016-1 materiau de type "peinture", souple, fibreux, beige; Enduit, cassant, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-016-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P039  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de carrelage gris 
grand,carreau ragréages, primaires 

d'accrochage 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelage gris grand, ragréages, 
primaires d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-017-1 Colle, dur, gris; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-017-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P040  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Sanitaires  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et jointsde faïence 15*15, ragréage, 
primaire d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs,   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet 
0  

Colles et jointsde faïence, ragréage, primaire d'accrochage 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-018-1 Colle, dur, beige; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-018-1  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P041  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Escalier  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Sol Vinyle Anti dérapant 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Sol Vinyle Anti dérapant 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-019-1 Dalle, souple, fibreux, beige 0 

13503567-019-2 Colle, souple, beige; matériau, cassant, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-019-1  Fibres d'amiante non détectées 

13503567-019-2  Fibres d'amiante non détectées 
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APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P042  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+2 - Escalier  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol noire palier 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol noire palier 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-020-1 Dalle, semi-dur, noir 0 

13503567-020-2 Colle, souple, beige; matériau, cassant, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-020-1  Fibres d'amiante non détectées 

13503567-020-2  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P043  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Salle maupertuis  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits de ragréage, débullage, lissage 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs et cloisons maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduits de ragréage, débullage, lissage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-021-1 Enduit, cassant, rose; matériau, dur, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-021-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P044  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de dilatation 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Façades lourdes y compris poteaux   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de dilatation 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-022-1 Joint, souple, gris; matériau, souple, fibreux, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-022-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P045  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints d'étanchéité entre menuiserie et 
structure 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Menuiseries extérieures   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-023-1 Mousse, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-023-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P046  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Doublage placo   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-024-1 
materiau de type "peinture", gris; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", 

souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-024-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P047  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Salle pascal  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol plancher technique 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol plancher technique 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-025-1 Dalle, semi-dur, bleu 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-025-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P048  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-026-1 
materiau de type "peinture", fibreux, blanc(he); Enduit, cassant, beige; materiau de type 

"papier", souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-026-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P049  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de carrelage gris grand 
carreau, ragréages, primaires 

d'accrochage 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelage petis carreaux, ragréages, 
primaires d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-027-1 Colle, dur, beige; matériau, dur, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-027-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P050  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de plinthe carrelage, 
ragréage, primaire d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de plinthe carrelage, ragréage, primaire 
d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-028-1 Colle, dur, beige; Enduit, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-028-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P051  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de faïence, ragréage, 
primaire d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de faïence, ragréage, primaire d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-029-1 Colle, beige; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-029-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P052  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de carrelage gris petit 
carreau, ragréages, primaires 

d'accrochage 
29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelage gris petit carreau, ragréages, 
primaires d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-030-1 Colle, dur, beige; matériau, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-030-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P053  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-031-1 
matériau, souple, fibreux, beige; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", 

souple, fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-031-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P054  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Sanitaires n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Panneaux et plaques 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Faux plafonds   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Panneaux et plaques 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-032-1 matériau, compact, fibreux, beige; Enduit, cassant, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-032-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P055  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de mastic de vitrage 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Menuiseries extérieures   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de mastic de vitrage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-033-1 Joint, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-033-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P056  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Galerie  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits de ragréage, débullage, lissage 
sous doublage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs et cloisons maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet 
0  

Enduits de ragréage, débullage, lissage sous doublage 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-034-1 Enduit, cassant, rose; matériau, cassant, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-034-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P057  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Licence laser  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Joints de mastic de vitrage fenêtre 
coulissante 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Menuiseries extérieures   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Joints de mastic de vitrage fenêtre coulissante 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-035-1 Joint, souple, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-035-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P058  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Escalier  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol noire 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol noire 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-036-1 Dalle, semi-dur, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-036-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P059  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique R+1 - Escalier  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur poutre métaliqque - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Autre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peinture sur poutre métaliqque / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-037-1 materiau de type "peinture", rouge; matériau, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-037-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P060  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Foyer étudiants  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Panneaux et plaques 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Faux plafonds   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Panneaux et plaques 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-038-1 matériau, compact, fibreux, beige; Enduit, blanc(he) 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-038-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P061  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Foyer étudiants  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits à base de plâtre ou ciment 
projetés, lissés ou talochés - Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs et cloisons maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-039-1 materiau de type "peinture", gris; Enduit, blanc(he); matériau, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-039-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P062  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - WC n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de carrelage petis carreaux, 
ragréages, primaires d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Colles et joints de carrelage petis carreaux, ragréages, 
primaires d'accrochage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-040-1 Colle, dur, beige; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-040-1  Fibres d'amiante non détectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amiante  

Aff. n° :  A533798791.4 Mesure 

Physique A  

Rap. n° : 22604  Mesure Physique  

Page 81 sur 163 
 
 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P063  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - WC n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de plinthe carrelage , 
ragréage, primaire d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet 
0  

Colles et joints de plinthe carrelage , ragréage, primaire d'accrochage 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-041-1 Colle, cassant, gris; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-041-1  Fibres d'amiante non détectées 

 

 

 

 

 

PRELEVEMENT : P064  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - WC n°1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Colles et joints de faïence, ragréage, 
primaire d'accrochage 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de murs   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet 
0  

Colles et joints de faïence, ragréage, primaire d'accrochage 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-042-1 Colle, dur, beige; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-042-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P065  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Préparation  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Bandes calicot - Peinture 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Doublage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Bandes calicot / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-043-1 
materiau de type "peinture", gris; Enduit, blanc(he); materiau de type "papier", souple, 

fibreux, beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-043-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P066  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits à base de plâtre ou ciment 
projetés, lissés ou talochés - Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Murs et cloisons maçonnés   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou 
talochés / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-044-1 materiau de type "peinture", blanc(he); Enduit, beige; matériau, dur, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-044-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P067  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Ragréage 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Plancher   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Ragréage 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-045-1 matériau, dur, gris; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-045-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P068  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC bas - Poutre et plafond  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Enduits à base de ciment projetés, lissés 
ou talochés 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Plafonds et poutres   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enduits à base deciment projetés, lissés ou talochés 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-046-1 materiau de type "peinture", gris; Enduit, beige; matériau, dur, gris 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-046-1  Fibres d'amiante non détectées 

 

 

 



 

Amiante  

Aff. n° :  A533798791.4 Mesure 

Physique A  

Rap. n° : 22604  Mesure Physique  

Page 86 sur 163 
 
 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 €  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

PRELEVEMENT : P069  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Foyer étudiants  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peintures des bardages métalliques - 
Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peintures des bardages métalliques / Peinture 

 

 

 

 
 

  

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-047-1 materiau de type "peinture", friable, gris; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-047-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P070  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Escalier 1  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Isolent fibreux + pare vapeur 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Isolent fibreux + pare vapeur 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-048-1 
matériau, friable, fibreux, jaune; materiau de type "papier", souple, bitumineux, fibreux, 

beige 
0 

 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-048-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P071  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Escalier de secours Bat 2  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur structure métaliqque - 
Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Autre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peinture sur structure métaliqque / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-049-1 materiau de type "peinture", orange; materiau de type "peinture", rouge; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-049-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P072  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Escalier extérieur Amphithéatre  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Peinture sur structure métaliqque - 
Peinture 

29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Autre   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Peinture sur structure métaliqque / Peinture 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-050-1 materiau de type "peinture", rouge; matériau, beige 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-050-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P073  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Préparation  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Isolent fibreux 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Isolent fibreux 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13503567-051-1 matériau, friable, fibreux, jaune 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13503567-051-1  Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P074  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

IUT Le Creusot  A533798791.4 Mesure Physique RDC - Galeries  

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Dalles de sol ( contre analyse du DTA) 29/04/2021 CLAVERIE Jean Charles 

Localisation 

Revêtements de sols   

Résultat amiante 

Absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Dalles de sol – Contre analyse du DTA 

 

 

 

 
 

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) 

13522253-001-1 Dalle, semi-dur, noir 0 
 

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

13522253-001-1  Fibres d'amiante non détectées 
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ANNEXE   CROQUIS 
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Planche de repérage 

 

Client : IUT Le Creusot       Titre : Localisation des prélèvements 

N° rapport : 22604  Mesure Physique  

 Lieu d’intervention : 

Mesures Physiques 
12 rue de la fonderie 
71200 LE CREUSOT 

N° planche : 1/5 Version : 0 

Type : Planche de repérage technique en plan 

Date : 27/09/2021  Bâtiment : Iut Le creusot - Bâtiment Mesures Physiques 

Intervenant : CLAVERIE Jean Charles Etage : sous sol 

Origine du plan : Four ni par l e cli ent  Croquis ou document transmis Commentaire :  
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Planche de repérage 

 

Client : IUT Le Creusot       Titre : Localisation des prélèvements 

N° rapport : 22604  Mesure Physique  

 Lieu d’intervention : 

Mesures Physiques 
12 rue de la fonderie 
71200 LE CREUSOT 

N° planche : 2/5 Version : 0 

Type : Planche de repérage technique en plan 

Date : 27/09/2021  Bâtiment : Iut Le creusot - Bâtiment Mesures Physiques 

Intervenant : CLAVERIE Jean Charles Etage : RDC 

Origine du plan : Four ni par l e cli ent  Croquis ou document transmis Commentaire :  
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Planche de repérage 

 

Client : IUT Le Creusot       Titre : Localisation des prélèvements 

N° rapport : 22604  Mesure Physique  

 Lieu d’intervention : 

Mesures Physiques 
12 rue de la fonderie 
71200 LE CREUSOT 

N° planche : 3/5 Version : 0 

Type : Planche de repérage technique en plan 

Date : 27/09/2021  Bâtiment : Iut Le creusot - Bâtiment Mesures Physiques 

Intervenant : CLAVERIE Jean Charles Etage : R+1 

Origine du plan : Four ni par l e cli ent  Croquis ou document transmis Commentaire :  
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Planche de repérage 

 

Client : IUT Le Creusot       Titre : Localisation des prélèvements 

N° rapport : 22604  Mesure Physique  

 Lieu d’intervention : 

Mesures Physiques 
12 rue de la fonderie 
71200 LE CREUSOT 

N° planche : 4/5 Version : 0 

Type : Planche de repérage technique en plan 

Date : 27/09/2021  Bâtiment : Iut Le creusot - Bâtiment Mesures Physiques 

Intervenant : CLAVERIE Jean Charles Etage : R+2 

Origine du plan : Four ni par l e cli ent  Croquis ou document transmis Commentaire :  
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Planche de repérage 

 

Client : IUT Le Creusot       Titre : Localisation des prélèvements 

N° rapport : 22604  Mesure Physique  

 Lieu d’intervention : 

Mesures Physiques 
12 rue de la fonderie 
71200 LE CREUSOT 

N° planche : 5/5 Version : 0 

Type : Planche de repérage technique en plan 

Date : 27/09/2021  Bâtiment : Iut Le creusot - Bâtiment Mesures Physiques 

Intervenant : CLAVERIE Jean Charles Etage : Toitures 

Origine du plan : Four ni par l e cli ent  Croquis ou document transmis Commentaire :  
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ANNEXE  PROCES VERBAUX D’ANALYSES 

PV_WS13085 
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ANNEXE  TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 

 
SANS OBJET
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ANNEXE AUTRES DOCUMENTS 
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Document :  Document 1 
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Commentaire :   
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ANNEXE  CERTIFICATION DE L’OPERATEUR DE REPERAGE 
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ANNEXE  ATTESTATION D’ASSURANCE 
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS 

 
Les responsabilités du producteur de déchets  
 
Le Code de l’Environnement dispose dans son article L. 541-2 : «Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu 
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur 
ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation 
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de 
déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.»  
 
A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d’ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la 
bonne élimination des déchets issus du chantier . Les déchets de chantier tels que les équipements de protection 
des intervenants sont de la responsabilité de l’entreprise effectuant les travaux. 
 
Les familles de déchets  
 

 
 
Les différentes sortes de déchets d’amiante 
 

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. Le traitement 

va dépendre de la nature des déchets amiantés. : 

 

Installation de stockage de déchets dangereux 

(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification 

 

Installation de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) 

 

Tous types de déchets amiantés, y compris les 

déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films 

de protection) 

Déchets de matériaux de construction contenant de 

l’amiante générés par une activité de construction, 

rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une 

activité de construction, rénovation ou déconstruction 

de travaux de génie civil, y compris les terres 

naturellement amiantifères et les agrégats d’enrobés 

bitumineux amiantés 
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE 

 
Document INRS 

 

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets 
 
L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou 
détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d’un 
certificat d’acceptation préalable (CAP) de l’installation de stockage des déchets ou de traitement par 
vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des 
déchets contenant de l’amiante (BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’à son 
élimination finale. 
 
À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter 
la libération de fibres. L’utilisation de moyens adaptés d’aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le 
nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel 
adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu’ils encourent et formés aux 
moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d’hygiène). 
 
Élimination des déchets 
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Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d’un certificat d’acceptation 

préalable.  

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent être obtenues auprès des 

préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l’ADEME ainsi qu’en consultant les sites 

suivants : 

https://www.sinoe.org/ 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ 


