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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN
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Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de I’article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie
d’intervention et contenu du rapport selon I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations dans les immeubles batis, selon I'arrété du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d’aoit 2017 (2éme
tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de ’'amiante dans les immeubles béatis — Mission et méthodologie."”

A - RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

A-1 DESIGNATION DE L'IMMEUBLE
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287

A-2 |PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Adresse : GUESNAIN Propriétaire :

RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS

47 Rue de Charonne
Reférence client: . SSM DU NORD 75011 PARIS 11
Désignation: SSMDUNORD . .

RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS

Date de construction: | En 2023 47 Rue de Charonne

75011 PARIS 11
A-3 | OPERATEUR DE REPERAGE
Nom SAILLY FLORIAN
Accompagnateur: 0
,,,,,,, pagnatewr: Y |a4|sociETE
Date de repérage 04/04/2023
Numéro attestation : CPDI624g Société & Siret: . AC Environnement (N° 44135591400298)
Délivré le : 22/12/2021  Datedurapport: 17/04/2023
Le présent rapport est établi par une personne dont les Assurance : HDI Global SE 76208471-30015
compétences sont certifites par ICERT - Parc d'Affaires,
Espace Pen‘orman/ce — Bat K - 35760 ST Grégoire ARiorges, le 17/04/2023
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PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION Oui
PRESENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES ET OU Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTES
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C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT

C-1| LISTE DES LOCAUX VISITES

Batiment tertiaire - Vol 1 (Piéce 1)
Batiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)
Batiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
Batiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)
Batiment tertiaire - Vol 9 (Piece 3)
Batiment tertiaire - Vol 11 (Piece 7)
Batiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)
Batiment tertiaire - Vol 15 (Piéce 5)
Batiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
Batiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
Batiment tertiaire - Vol 21 (Piece 9)
Batiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
Batiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)
Batiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)

X

Béatiment
Batiment
Béatiment
Batiment
Batiment
Béatiment
Batiment
Béatiment
Batiment
Batiment
Béatiment
Batiment

Batiment

tertiaire - Vol 2 (W.c 1)

tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
tertiaire - Vol 8 (Piéce 2)
tertiaire - Vol 10 (Piece 6)
tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
tertiaire - Vol 14 (Piece 4)
tertiaire - Vol 16 (Piece 8)
tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)
tertiaire - Vol 20 (Rangement 1)
tertiaire - Vol 22 (Piece 10)
tertiaire - Vol 24 (SAS)

tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)

Facades et toiture - Vol 28 (Fagade 1)
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Facades et toiture - Vol 29 (Fagade 2) Facades et toiture - Vol 30 (Fagade 3)
C-2 | LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITE(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTE(S)

I o & :

Localisation / Désignation Justification nvestlg‘a tl?n Icomp ementaire
restant a réaliser

Sans objet Sans objet Sans objet
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D - ETUDE PREALABLE

D-1 | PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection complete intérieure.
Remplacement des menuiseries extérieures.

D-2 | PERIMETRE DU BATIMENT CONCERNE D-3 | OBJECTIF DE LA MISSION
DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les

Réfection complete intérieure d'une partie du batiment tertiaire matériaux et produits contenant de [I'amiante incorporés ou
sauf sous sol et combles. faisant indissociablement corps avec limmeuble ou la partie
Remplacement des menuiseries extérieures d'une partie du d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

batiment tertiaire.
Le plan délimite la zone concernée par les travaux.

D-4 | DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 | PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrété du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le
donneur d’'ordre et aprés étude du périmétre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de 'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la

L. . Plan de I'immeuble Locaux Localisation
construction inspecté
Equipements divers et Batiment tertiaire Vol 1 (Piece 1) - Vol 5 (W.c 3) -
accessoires Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 22

(Piéce 10) - Vol 26 (Salle
d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau

3)
Parois verticales intérieures Béatiment tertiaire Vol 1 (Piéce 1) - Vol 2 (W.c 1) -
et enduits Vol 3 (W.c 2) - Vol 4

(Dégagement) - Vol 5 (W.c 3)
- Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7
(W.c 4) - Vol 8 (Piece 2) - Vol 9
(Piéce 3) - Vol 10 (Piéce 6) -
Vol 11 (Piéce 7) - Vol 12
(Rangement 2) - Vol 13 (Hall
1) - Vol 14 (Piece 4) - Vol 15
(Piece 5) - Vol 16 (Piéce 8) -
Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18
(Salle d'attente) - Vol 19
(Local 1) - Vol 20 (Rangement
1) - Vol 21 (Piece 9) - Vol 22
(Piece 10) - Vol 23 (Hall 2) -
Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2)
- Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol
27 (Salle d'eau 3)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com

PAGE 4 /142



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Plafond et faux-plafonds Batiment tertiaire

Revétement de mur Batiment tertiaire

Revétement de sol Batiment tertiaire

Conduits, canalisations et Béatiment tertiaire
équipements

Fagades Fagades et toiture

X
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Vol 1 (Piece 1)-Vol 2 (W.c 1) -
Vol 3 (W.c2) - Vol 4
(Dégagement) - Vol 5 (W.c 3)

- Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7
(W.c 4) - Vol 8 (Piece 2) - Vol 9
(Piéce 3) - Vol 10 (Piéce 6) -
Vol 11 (Piéce 7) - Vol 12
(Rangement 2) - Vol 13 (Hall
1) - Vol 14 (Piéce 4) - Vol 15
(Piéce 5) - Vol 16 (Piéce 8) -
Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18
(Salle d'attente) - Vol 19

(Local 1) - Vol 20 (Rangement
1) - Vol 21 (Piéce 9) - Vol 22
(Piéce 10) - Vol 23 (Hall 2) -
Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2)
- Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol
27 (Salle d'eau 3)

Vol 1 (Piece 1) - Vol 2 (W.c 1) -
Vol 3 (W.c 2) - Vol 4
(Dégagement) - Vol 5 (W.c 3)

- Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7
(W.c 4) - Vol 8 (Piece 2) - Vol 9
(Piéce 3) - Vol 13 (Hall 1) - Vol
14 (Piece 4) - Vol 15 (Piéce 5)
- Vol 16 (Piéce 8) - Vol 17
(Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle
d'attente) - Vol 19 (Local 1) -
Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21
(Piece 9) - Vol 22 (Piéce 10) -
Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) -
Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle
d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau
3)

Vol 1 (Piéce 1) - Vol 2 (W.c 1) -
Vol 3 (W.c 2) - Vol 4
(Dégagement) - Vol 5 (W.c 3)

- Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7
(W.c 4) - Vol 8 (Piece 2) - Vol 9
(Piéce 3) - Vol 10 (Piéce 6) -
Vol 11 (Piéce 7) - Vol 12
(Rangement 2) - Vol 13 (Hall
1) - Vol 14 (Piéce 4) - Vol 15
(Piéce 5) - Vol 16 (Piéce 8) -
Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18
(Salle d'attente) - Vol 19

(Local 1) - Vol 20 (Rangement
1) - Vol 21 (Piece 9) - Vol 22
(Piece 10) - Vol 23 (Hall 2) -
Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2)
- Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol
27 (Salle d'eau 3)

Vol 3 (W.c 2)

Vol 28 (Fagade 1) - Vol 29
(Fagade 2) - Vol 30 (Fagade
3)
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D-6

Néant

Néant

D-8

Néant

X
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MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A REDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE
PRELEVEMENTS TEL QU'INDIQUE EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR
CHACUN DES MATERIEUX ET PRODUITS REPERES

ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRELEVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRETATION DES RESULTATS DES ANALYSES

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com

PAGE 6 /142



Référence : 002ER431343
AC E NV' RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante

E - CONDITIONS DE REPERAGE

E-1| MODALITES DE REPERAGE

Dans un premier temps, dans le périmétre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des
travaux envisagés, |'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de
I'’Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bati et qui seront sollicités directement ou indirectement par les
travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder de la « Liste
non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer » de 'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis. Toutefois, cette liste n’étant pas
exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent étre inspectés ;

- les gaines techniques doivent étre contrdlées ;

- les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de
présence de matériaux contenant de I'amiante.

L’ensemble du périmetre du batiment concerné par les travaux doit étre visité et inspecté. En cas de défaut d’accessibilité du fait
du donneur d’ordre et alors que I'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d’accés adaptés (démontage spécifique,
ouverture de gaine ou de volume vide sans acces prévu, fourniture de nacelle, etc.), 'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels et qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes
étapes des travaux.

Il examine de fagon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmétre des travaux. La définition de zones
présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse. Les
sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et I'étendue des zones présentant des similitudes
d’ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et
de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de I'absence d'amiante. En
cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélévements et analyses de matériaux
nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de I'arrété du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d’aodt 2017 (2eme tirage), les
analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le
COFRAC.

L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de maniére que les
ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent étre identifiés.

E-2 | MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en ceuvre garantissent la réalition d'investigations
approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et

joints de ces cloisons.

- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante (élément de fagade, gaine macgonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ou le risque de
découverte de matériaux et produits friables contenant de Il'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront
étre mis en oeuvre.

- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.

- Prélevements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par ['opérateur
de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en
contenir.
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E-3 | OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est a communiquer a toute personne physique ou morale amenée a concevoir, organiser ou exécuter des
travaux dans 'immeuble bati.

Il est rappelé en outre les dispositions de I'article 11 de I'arrété du 16/07/2019 :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un
immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP)
prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport
de repérage amiante avant travaux. ll tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues
au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale
appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a
I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics. »
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F - CONCLUSIONS

F-1 | CONCLUSIONS(S) DU PRESENT RAPPORT DE REPERAGE

L'opérateur de repérage n‘ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le
donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens
d'accés spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Localisation Catégorie Composant Partie de composant Sur avis / réf prél.

Vol 3 (W.c 2) Conduits, Conduit fluide non identifié Conduit en fibres-ciment P19
canalisations et
équipements
Vol 29 (Fagade 2)  Facades Appui de fenétre Eléments en P82
fibres-ciment

L'attention du donneur d’ordre/maitre d’ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de
locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés
faisant partie du périmétre et du programme des travaux, linformation sur la présence ou l'absence
d’amiante ne peut étre considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage
définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travaill ne sont pas remplies. Des
investigations approfondies complémentaires seront a réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux,

composant ou partie de composant seront accessibles de maniére sécurisée.
Localisation Materiau Justification Investigation complémentaire Moyen d'acces a mettre
restant a réaliser en oeuvre

Vol 24 (SAS) Joint a levre Impossible d'ouvrir la
porte

F-2 | RESERVES / COMMENTAIRES

L'ensemble de l'installation électrique ne peut étre sondé sans réception d'un PV de consignation.
Le présent rapport de repérage fait état de la présence et de la localisation de MPCA au jour des investigations menées par les
opérateurs.

* Les réseaux de fluides sous pression ne peuvent étre sondés sans réception d'un PV de consignation.

« Les conduites noyées ou enterrées ne peuvent étre contrblées.
Les dalles et murs n’ont pas fait I'objet d’investigations sur la totalité de leur épaisseur.
Des investigations complémentaires devront étre menées si, pendant les travaux, des matériaux susceptibles de contenir de
I'amiante sont découverts.

« Aucuns coffrages ne peuvent étre ouverts sans sondages destructifs.

» Aucunes gaines ne peuvent étre ouvertes sans sondages destructifs.
Le volume situé entre le plafond et la toiture n'est pas visitable, faute d'acces.

* Le plénum ne peut étre investigué, faute de trappe d’acces.

« Le faux-plafond devra étre déposé pour que nous puissions continuer nos investigations.
Les volumes situés sous les sanitaires n’ont pu étre investigués, faute de trappes d’accés.

« Les coffres de volets ne peuvent étre diagnostiqués sans sondages destructifs.

« Le joint structure menuiserie/batiment ne peux étre sondé sans dégradations importantes.

« Aprés résultats d'analyses, les menuiseries devront étre déposées afin de poursuivre nos investigations sur d’éventuels
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RESULTAT DE REPERAGE

1 - Fagades

2 - Parois verticales intérieures et enduits
3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revétement de sol

5 - Revétement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires
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Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action  Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat  Conclusion
Fagades Vol 28 Murs Joint de P78 Réalisation 002ER P78 Matériau gris Négatif Négatif
et toiture (Fagade 1) scellement d'un 43134 sur
prélevement 3n°78 analyse
-1
Facades Vol 29 Murs Joint de S$191 Sondage et 002ER P78 Matériau gris Négatif Négatif
et toiture (Fagade 2) scellement extension de 43134 sur
la ZPSO du 3n°78 analyse
prélévement -1
P78
Fagades Vol 30 Murs Joint de S192 Sondage et 002ER P78 Mateériau gris Négatif Négatif
et toiture (Fagade 3) scellement extension de 43134 sur
la ZPSO du 3n°78 analyse
prélevement -1
P78
Fagades Vol 29 Murs Joint de S191 - Sondage et 002ER P78 Matériau gris Negatif Négatif
et toiture (Fagade 2) - scellement S192 extension de 43134 sur
Vol 30 la ZPSO du 3n°78 analyse
(Fagade 3) prélévement -1
P78
Fagades Vol 29 Menuiseries Joint P79 Réalisation 002ER P79 Peintures Négatif Négatif
et toiture (Fagade 2) d'étanchéité d'un 43134 multiples sur
prélevement 3n°79 non analyse
-1 séparable +
matériau
souple blanc
Fagades Vol 28 Appui de Ciment P80 Réalisation 002ER P80 Matériau Neégatif Négatif
et toiture (Fagade 1) fenétre d'un 43134 compact gris sur
prélevement 3 n°80 hétérogene analyse
-1 + peintures
multiples en
vrac non
séparable
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Référence : 002ER431343
AC ENV' RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Facades Vol 28 Linteau Ciment P81 Réalisation 002ER P81 Matériau gris Négatif Négatif
et toiture (Fagade 1) d'un 43134 en vrac sur
prélevement 3n°81 hétérogene analyse
-1 + peintures
multiples en
vrac non
séparable +
matériau
blanc en
vrac non
séparable
Facades Vol 29 Appui de Eléments en P82 Réalisation 002ER P82 Fibrociment Positif Présen
et toiture (Facade 2) fenétre fibres-ciment d'un 43134 gris avec ce sur
prélevement 3n°82 fibres analyse
-1 visibles
Fagades Vol 29 Linteau Ciment P83 Réalisation 002ER P83 Peintures Négatif Négatif
et toiture (Fagade 2) d'un 43134 multiples en sur
prélevement 3n°83 vrac non analyse
-1 séparable +
matériau
gris en vrac
hétérogene
Fagades Vol 29 Menuiseries Mastic vitrier P84 Réalisation 002ER P84 Peinture non Negatif Neégatif
et toiture (Fagade 2) d'un 43134 séparable + sur
prélevement 3 n°84 matériau analyse
-1 compact
beige
Fagades Vol 29 Menuiseries Joint P85 Réalisation Volet 002ER P85 Peinture non Negatif Négatif
et toiture (Fagade 2) d'étanchéité d'un 43134 séparable + sur
prélevement 3n°85 matériau analyse
-1 souple blanc
avec
poussiéres

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Plan

Facades
et toiture

Fagades
et toiture

Fagades
et toiture

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 29
(Fagade 2)

Vol 29
(Fagade 2)

Vol 29
(Fagade 2)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Composant
Appui de
fenétre

Appui de
fenétre

Linteau

Partie composant

Ciment

Ciment

Ciment

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action
P86

P86

P87

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P86

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.
002ER P86
43134

3 n°86

-1

002ER P86
43134

3n°86

-1

002ER P87
43134

3 n°87

-1

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Descriptif
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
gris non
séparable +
matériau
compact gris
hétérogene
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
gris non
séparable +
matériau
compact gris
hétérogene
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
beige +
matériau
blanc non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Facades
et toiture

Facades
et toiture

Fagades
et toiture

Fagades
et toiture

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Localisation Composant Partie composant Réf action
Vol 29 Linteau Ciment P87
(Fagade 2)

Vol 29 Menuiseries Mastic vitrier P88
(Fagade 2)
Vol 29 Menuiseries Mastic vitrier P88
(Fagade 2)
Vol 30 Appui de Ciment P89
(Fagade 3) fenétre
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Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P87

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P88

Réalisation

d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°87
-1

002ER
43134

3n°88
-1

002ER
43134

3n°88
-1

002ER
43134

3n°89
-1

P87

P88

P88

P89

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

Descriptif
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
beige +
matériau
blanc non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
gris
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
gris
Matériau
compact gris
hétérogene
+ peintures
multiples
non
séparable

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Facades
et toiture

Facades
et toiture

Fagades
et toiture

Fagades
et toiture

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Localisation Composant Partie composant Réf action
Vol 30 Appui de Ciment P89
(Fagade 3) fenétre
Vol 30 Linteau Ciment P90
(Fagade 3)

Vol 30 Linteau Ciment P90
(Fagade 3)
Vol 30 Menuiseries Mastic vitrier P91
(Fagade 3)
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Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P89

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P90

Réalisation
d'un
prélevement

PAGE 15/ 142

Précision loc.

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

Ref photo Ref Prél.
002ER P89
43134

3n°89

-1

002ER P90
43134

3n°90

-1

002ER P90
43134

3n°90

-1

002ER P91
43134

3n°91

-1

59287 GUESNAIN

Descriptif
Matériau
compact gris
hétérogene
+ peintures
multiples
non
séparable
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
beige non
séparable +
matériau
compact gris
hétérogene
Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
beige non
séparable +
matériau
compact gris
hétérogene
Peintures
multiples en
vrac non
séparable +
matériau
compact
beige

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

www.ac-environnement.com

Résultat

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse



Plan

Facades
et toiture

Facades
et toiture

Fagades
et toiture

Fagades
et toiture

Facades
et toiture

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 30
(Fagade 3)

Vol 30
(Fagade 3)

Vol 30
(Fagade 3)

Vol 30
(Fagade 3)

Vol 30
(Fagade 3)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Composant
Menuiseries

Murs

Murs

Murs

Menuiseries

Partie composant
Mastic vitrier

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Mastic vitrier
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Réf action
P91

P92

P92

P93

P94

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P91

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°91
-1

002ER
43134
3n°92
-1
002ER
43134
3n°92
-1

002ER
43134

3n°93
-1

002ER
43134

3n°94
-1

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

P91

P92
Phase

P92
Phase

P93

P94

59287 GUESNAIN

Descriptif Résultat

Peintures Négatif
multiples en

vrac non

séparable +

matériau

compact

beige

Matériau Négatif
compact gris

hétérogene

Peintures Négatif
multiples

non

séparable +

matériau

blanc avec

poussiéres

Peintures Négatif
multiples

non

séparable +

matériau

beige non

séparable +

matériau

blanc non

séparable +

matériau

compact gris

hétérogene

Peinture non Négatif
séparable +

matériau

compact gris

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Facades
et toiture

Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 30
(Fagade 3)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Composant

Menuiseries

Partie composant
Joint vitrier

Réf action
P95

Observation
Réalisation
d'un
prélevement

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.
P95

002ER
43134

3n°95
-1

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Descriptif
Matériau
souple
incolore
avec
poussiéres

Résultat
Négatif

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation
Vol 1 (Piece 1)

Vol 5 (W.c 3)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 5 (W.c 3) -
Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 1 (Piéce 1)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Composant

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Partie composant

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Réf action
P1

S23

S176

S§23 -

S176

P2

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1
Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°1-
1
002ER
43134
3n°1-
1

002ER
43134
3n°1-

002ER
43134
3n°1-

002ER
43134
3n°2-

P1

P1

P1

P1

P2

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant
Vol 4 Murs et
(Dégagement) cloisons
Vol 27 (Salle Murs et
d'eau 3) cloisons
Vol 26 (Salle Murs et
d'eau 2) cloisons
Vol 22 (Piéce Murs et
10) cloisons
Vol 22 (Piece Murs et
10) cloisons
Vol 17 (Salle Murs et
d'eau 1) cloisons

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre
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Réf action
S7

S140

S141

S$142

S144

S177

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°2-
1

002ER
43134
3n°2-

002ER
43134
3n°2-

002ER
43134
3n°2-

002ER
43134
3n°2 -

002ER
43134
3n°2-

P2

P2

P2

P2

P2

P2

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 4 Murs et Enduits platre S7 - Sondage et 002ER P2 Peinture non Négatif Négatif
tertiaire (Dégagement) cloisons S140 - extension de 43134 séparable + sur
- Vol 27 (Salle S141 - la ZPSO du 3n°2- matériau analyse
d'eau 3) - Vol S142 - prélevement 1 platreux
26 (Salle S144 - P2 blanc
d'eau 2) - Vol S177
22 (Piece 10) -
Vol 17 (Salle
d'eau 1)
Batiment Vol 2 (W.c 1) Cloisons Enduits platre P13 Réalisation 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire légeres ou d'un 43134 platreux bleu sur
préfabriquée prélevement 3n°13 analyse
s -1
Batiment Vol 1 (Piéce 1) Cloisons Enduits platre S4 Sondage et 002ER P13 Matériau Negatif Négatif
tertiaire légéres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
s prélévement -1
P13
Batiment Vol 4 Cloisons Enduits platre §16 Sondage et 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire (Dégagement) légeres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
S prélévement -1
P13
Batiment Vol 4 Cloisons Enduits platre S18 Sondage et 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire (Dégagement) légeres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
s prélevement -1
P13
Batiment Vol 5 (W.c 3) Cloisons Enduits platre S24 Sondage et 002ER P13 Matériau Negatif Négatif
tertiaire légéres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
S prélévement -1
P13
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 7 (W.c 4) Cloisons Enduits platre S30 Sondage et 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire légeres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
s prélévement -1
P13
Batiment Vol 27 (Salle Cloisons Enduits platre S$138 Sondage et 002ER P13 Matériau Negatif Négatif
tertiaire d'eau 3) légéres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
s prélévement -1
P13
Batiment Vol 26 (Salle Cloisons Enduits platre S$139 Sondage et 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) légeres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
S prélévement -1
P13
Batiment Vol 22 (Piéce Cloisons Enduits platre $143 Sondage et 002ER P13 Matériau Négatif Négatif
tertiaire 10) légeres ou extension de 43134 platreux bleu sur
préfabriquée la ZPSO du 3n°13 analyse
s prélevement -1
P13
Batiment Vol 1 (Piéce 1) Cloisons Enduits platre S4 - Sondage et 002ER P13 Matériau Negatif Négatif
tertiaire - Vol 4 légéres ou S16 - extension de 43134 platreux bleu sur
(Dégagement) préfabriquée S18 - la ZPSO du 3n°13 analyse
- Vol 5 (W.c 3) s S24 - prélévement -1
-Vol 7 (W.c 4) S30 - P13
- Vol 27 (Salle S138 -
d'eau 3) - Vol S139 -
26 (Salle S143
d'eau 2) - Vol
22 (Piece 10)
Batiment Vol 2 (W.c 1) Cloisons Enduits P14 Réalisation 002ER P14 Matériau Négatif Neégatif
tertiaire légéres ou ciment d'un 43134 compact gris sur
préfabriquée prélevement 3n°14 + matériau analyse
] -1 blanc non
séparable

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

0
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 3 (W.c 2)

Vol 5 (W.c 3)

Vol 7 (W.c 4)

Vol 3 (W.c 2)
Vol 5 (W.c 3)
Vol 7 (W.c 4)

Vol 2 (W.c 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Composant

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

- Cloisons
- légeres ou

préfabriquée
s

Murs et
cloisons

Vol 1 (Piece 1) Murs et

cloisons

Partie composant

Enduits
ciment

Enduits
ciment

Enduits
ciment

Enduits
ciment

Enduits
ciment

Enduits
ciment

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S17

S§25

S29

S17 -
S§25 -
S§29

P15

S5

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P14
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P14
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P14
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P14
Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P15
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°14
-1

002ER
43134

3n°14
-1

002ER
43134

3n°14
-1

002ER
43134

3n°14
-1

002ER
43134

3n°15
-1

002ER
43134

3n°15
-1

P14

P14

P14

P14

P15

P15

Descriptif
Matériau
compact gris
+ matériau
blanc non
séparable
Matériau
compact gris
+ matériau
blanc non
séparable
Matériau
compact gris
+ matériau
blanc non
séparable
Matériau
compact gris
+ matériau
blanc non
séparable
Matériau gris
en vrac +
matériau
blanc en
vrac non
séparable
Matériau gris
en vrac +
matériau
blanc en
vrac non
séparable

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 3 (W.c 2) Murs et Enduits §19 Sondage et 002ER P15 Matériau gris Négatif Négatif
tertiaire cloisons ciment extension de 43134 en vrac + sur
la ZPSO du 3n°15 matériau analyse
prélevement -1 blanc en
P15 vrac non
séparable
Batiment Vol 5 (W.c 3) Murs et Enduits S26 Sondage et 002ER P15 Matériau gris Négatif Négatif
tertiaire cloisons ciment extension de 43134 en vrac + sur
la ZPSO du 3n°15 matériau analyse
prélevement -1 blanc en
P15 vrac non
séparable
Batiment Vol 7 (W.c 4) Murs et Enduits S31 Sondage et 002ER P15 Matériau gris Negatif Négatif
tertiaire cloisons ciment extension de 43134 en vrac + sur
la ZPSO du 3n°15 matériau analyse
prélevement -1 blanc en
P15 vrac non
séparable
Batiment Vol 1 (Piéce 1) Murs et Enduits S5 - Sondage et 002ER P15 Matériau gris Négatif Négatif
tertiaire -Vol 3 (W.c 2) cloisons ciment S19 - extension de 43134 en vrac + sur
-Vol 5 (W.c 3) S26 - la ZPSO du 3n°15 matériau analyse
-Vol 7 (W.c 4) S31 prélévement -1 blanc en
P15 vrac non
séparable
Batiment Vol 1 (Piece 1) Cloisons Bois S6 Réalisation S6 -1 Materia
tertiaire légeres ou d'un une
préfabriquée sondage conten
S ant pas
d'amia
nte par
nature

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

ACE

NVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

Amiante

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant Partie composant
Vol 16 (Piéce Cloisons Bois
8) légeres ou
préfabriquée
s
Vol 11 (Piéce Cloisons Bois
7) légeres ou
préfabriquée
s
Vol 18 (Salle Cloisons Bois
d'attente) légéres ou
préfabriquée
s
Vol 6 (Hall Murs et Enduits platre
d'entrée) cloisons
Vol 6 (Hall Murs et Enduits platre
d'entrée) cloisons
Vol 8 (Piece 2) Murs et Enduits platre
cloisons

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action
S6

S6

S6

P24

P24

S57

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage S6

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage S6

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage S6

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél. Descriptif

S6-1

S6-1

S6-1

002ER P24 Matériau
43134 platreux
3n°24 blanc

-1

002ER P24 Matériau
43134 platreux
3n°24 blanc

-1

002ER P24 Matériau
43134 platreux
3n°24 blanc

-1

Résultat Conclusion
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant
Vol 9 (Piéce 3) Murs et
cloisons
Vol 14 (Piece Murs et
4) cloisons
Vol 19 (Local Murs et
1) cloisons
Vol 20 Murs et
(Rangement cloisons
1)
Vol 15 (Piéce Murs et
5) cloisons
Vol 15 (Piece Murs et
5) cloisons
Vol 16 (Piéce Murs et
8) cloisons

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S64

598

S$103

S104

S118

S119

S121

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

P24

P24

P24

P24

P24

P24

P24

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant
Vol 16 (Piece Murs et
8) cloisons
Vol 16 (Piéce Murs et
8) cloisons
Vol 21 (Piece Murs et
9) cloisons
Vol 21 (Piéce Murs et
9) cloisons
Vol 21 (Piece Murs et
9) cloisons
Vol 13 (Hall 1) Murs et

cloisons
Vol 13 (Hall 1) Murs et
cloisons

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S122

S$123

S124

S$125

S$126

S163

S$165

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P24
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

002ER
43134

3n°24
-1

P24

P24

P24

P24

P24

P24

P24

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 24 (SAS) Murs et Enduits platre $166 Sondage et 002ER P24 Matériau Négatif Négatif
tertiaire cloisons extension de 43134 platreux sur
la ZPSO du 3n°24 blanc analyse
prélevement -1
P24
Batiment Vol 10 (Piéce Murs et Enduits platre 5186 Sondage et 002ER P24 Matériau Negatif Négatif
tertiaire 6) cloisons extension de 43134 platreux sur
la ZPSO du 3n°24 blanc analyse
prélévement -1
P24
Batiment Vol 6 (Hall Murs et Enduits platre P24 - Sondage et 002ER P24 Matériau Négatif Négatif
tertiaire d'entrée) - Vol cloisons S57 - extension de 43134 platreux sur
8 (Piéce 2) - S64 - la ZPSO du 3n°24 blanc analyse
Vol 9 (Piece 3) S98 - prélevement -1
- Vol 14 (Piéce S103 P24
4)-Vol 19 S104
(Local 1) - Vol S118
20 S119
(Rangement S121
1) - Vol 15 S122
(Piece 5) - Vol S123
16 (Piéce 8) - S124
Vol 21 (Piéce S125
9) - Vol 13 S126
(Hall 1) - Vol S163
24 (SAS) - Vol S165
10 (Piéce 6) S166
S186
Batiment Vol 6 (Hall Cloisons Enduits platre P25 Réalisation 002ER P25 Matériau Negatif Négatif
tertiaire d'entrée) légéres ou d'un 43134 platreux sur
préfabriquée prélevement 3n°25 blanc analyse
s -1

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

0

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 6 (Hall
d'entrée)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Composant

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Vol 8 (Piéce 2) Cloisons

Vol 14 (Piece
4)

Vol 20
(Rangement

1)

Vol 14 (Piece
4)

Vol 19 (Local
1)

Vol 15 (Piéce
5)

légéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
Iégéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légéres ou
préfabriquée
]

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P25

S56

S99

S$100

S$101

S102

$120

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25

-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

P25

P25

P25

P25

P25

P25

P25

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 21 (Piece
9)

Vol 21 (Piece
9)

Vol 16 (Piéce

8)

Vol 13 (Hall 1)

Vol 23 (Hall 2)

Vol 23 (Hall 2)

Vol 13 (Hall 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Composant

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
Iégéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légéres ou
préfabriquée
s

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S127

S128

S$129

S157

S158

S159

S164

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

002ER
43134

3n°25
-1

P25

P25

P25

P25

P25

P25

P25

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 6 (Hall
d'entrée) - Vol
8 (Piece 2) -
Vol 14 (Piéce
4) - Vol 20
(Rangement
1) - Vol 19
(Local 1) - Vol
15 (Piéce 5) -
Vol 21 (Piéce
9) - Vol 16
(Piéce 8) - Vol
13 (Hall 1) -
Vol 23 (Hall 2)
Vol 6 (Hall
d'entrée)

Vol 6 (Hall
d'entrée)

Vol 5 (W.c 3)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Composant

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légéres ou
préfabriquée
s

Murs et
cloisons

Gaines et
coffre
verticaux

Partie composant

Enduits platre

Panneaux de
cloisons

Joint de
scellement

Panneaux

Réf action

P25 -

S56 -
S99 -
S$100 -
S$101 -
$102 -
S120 -
S127 -
S128 -
S$129 -
S$157 -
S158 -
S§159 -
S164

P26

P27

P32

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P25

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.
002ER P25
43134

3n°25

-1

002ER P26
43134

3n°26

-1

002ER P27
43134

3n°27

-1

002ER P32
43134

3n°32

-1

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Descriptif
Matériau
platreux
blanc

Matériau
beige avec
couche
cartonnée
Peinture non
séparable +
matériau
compact gris
+ matériau
platreux
blanc non
séparable
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc avec
couche
cartonnée

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant
Vol 8 (Piéce 2) Murs et
cloisons
Vol 9 (Piéce 3) Murs et
cloisons
Vol 14 (Piece Murs et
4) cloisons
Vol 15 (Piéce Murs et
5) cloisons
Vol 16 (Piéce Murs et
8) cloisons
Vol 21 (Piece Murs et
9) cloisons
Vol 22 (Piéce Murs et
10) cloisons

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P41

S65

S66

S67

S68

S69

S70

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°41
-1

002ER
43134
3 n°41
-1

002ER
43134
3n°41
-1

002ER
43134
3n°41
-1

002ER
43134
3n°41
-1

002ER
43134
3n°41
-1

002ER
43134
3 n°41
-1

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation

Vol 10 (Piece
6)

Vol 11 (Piéce
7)

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 9 (Piéce 3)
- Vol 14 (Piéce
4)-Vol 15
(Piece 5) - Vol
16 (Piece 8) -
Vol 21 (Piéce
9) - Vol 22
(Piece 10) -
Vol 10 (Piéce
6) - Vol 11
(Piece 7) - Vol
18 (Salle
d'attente)

Vol 8 (Piece 2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Composant

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Murs et
cloisons

Partie composant

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits
ciment

Réf action
S187

5188

S189

S65 -
S66 -
S67 -
S68 -
S69 -
S70 -
S$187 -
S188 -
S189

P42

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P41

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.
002ER P41
43134

3 n°41

-1

002ER P41
43134

3n°41

-1

002ER P41
43134

3n°41

-1

002ER P41
43134

3n°41

-1

002ER P42
43134

3n°42

-1

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Matériau
compact gris
hétérogene
+ peinture
non
séparable

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

Amiante

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation Composant

Vol 14 (Piéce Cloisons

4) légeres ou
préfabriquée
]

Vol 15 (Piéce Cloisons

5) légeres ou
préfabriquée
]

Vol 25 (Local Cloisons

2) légéres ou
préfabriquée
]

Vol 18 (Salle Cloisons

d'attente) légeres ou
préfabriquée
s

Vol 13 (Hall 1) Poteaux
(périphériqu
es et
intérieurs)

Partie composant
Bois

Bois

Bois

Bois

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S117

S117

S117

S117

P64

Observation

Réalisation
d'un
sondage

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage
S117

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage
S117

Sondage et
extension de
la ZPSO du
sondage
S117

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

S117 -
1

S117 -

S117 -

S117 -

002ER
43134
3 n°64
-1

P64

Descriptif

Peintures
multiples
non
séparable +
matériau
platreux rose
hétérogene

Résultat Conclusion
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature
Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
nature

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Plan

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Localisation
Vol 13 (Hall 1)

Vol 23 (Hall 2)

Vol 12

(Rangement

2)

Vol 24 (SAS)

Vol 24 (SAS)

Localisation
Vol 1 (Piece 1)

Composant

Cloisons
légeres ou
préfabriquée
s

Cloisons
Iégéres ou
préfabriquée
s

Cloisons
légeres ou

préfabriquée
s

Menuiseries

Menuiseries

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Composant

Faux
plafonds

Partie composant

Joint de
scellement

Joint de
scellement

Panneaux de
cloisons

Mastic vitrier

Joint a levre

Partie composant

Panneaux et
plaques

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Réf action

P65

S$156

P70

P77

Réf action
P4

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P65
Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Observation

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.
002ER P65
43134

3 n°65

-1

002ER P65
43134

3 n°65

-1

002ER P70
43134

3n°70

-1

002ER P77
43134

3n°77

-1

11-1

Descriptif
Matériau Négatif

compact gris

Matériau Négatif

compact gris

Peintures Négatif
multiples
avec couche
cartonnée
non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Matériau
souple noir

Négatif

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.
002ER P4
43134

3n°4 -

1

Descriptif
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige

Négatif

www.ac-environnement.com

Résultat

Résultat

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Imposs
ible

d'ouvrir
la porte

Conclusion

Négatif
sur
analyse



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 2 (W.c 1)

Vol 10 (Piece
6)

Vol 11 (Pigce
7)

Vol 12
(Rangement
2)

Vol 2 (W.c 1) -
Vol 10 (Piece
6) - Vol 11
(Piece 7) - Vol
12
(Rangement
2)

Vol 4
(Dégagement)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Composant

Faux
plafonds

Faux
plafonds

Faux
plafonds

Faux
plafonds

Faux
plafonds

Plafonds

Partie composant

Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

Enduits platre

Réf action
S1

S173

S174

S175

S1 -
S173 -
S174 -
S175

P20

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n%4 -
1

002ER
43134
3n°4 -

002ER
43134
3n°4-

002ER
43134
3n%-

002ER
43134
3n°4 -

002ER
43134

3n°20
-1

P4

P4

P4

P4

P4

P20

Descriptif
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige

Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 3 (W.c 2)

Vol 5 (W.c 3)

Vol 7 (W.c 4)

Vol 22 (Piéce
10)

Vol 26 (Salle
d'eau 2)

Vol 27 (Salle
d'eau 3)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Composant
Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Réf action
S20

S27

S53

S71

S72

S73

5185

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20
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Précision loc.

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134

3n°20
-1

P20

P20

P20

P20

P20

P20

P20

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 3 (W.c2) -
Vol 5 (W.c 3) -
Vol 7 (W.c 4) -
Vol 22 (Piéce
10) - Vol 26
(Salle d'eau 2)
- Vol 27 (Salle
d'eau 3) - Vol
17 (Salle
d'eau 1)

Vol 4
(Dégagement)

Vol 3 (W.c 2)

Vol 7 (W.c 4)

Vol 8 (Pigce 2)

Vol 3 (W.c 2) -
Vol 7 (W.c 4) -
Vol 8 (Piece 2)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Composant
Plafonds

Poutres et
charpentes

Poutres et
charpentes

Poutres et
charpentes

Poutres et
charpentes

Poutres et
charpentes

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre
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Réf action

S20
S§27
S53
S71
S72
S73
S185

P21

S21

S54

S55

S21
S54
S55

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P20

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P21
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P21
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P21
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P21
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Précision loc.

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.
P20

002ER
43134

3n°20
-1

002ER
43134
3n°21
-1

002ER
43134
3n°21
-1

002ER
43134
3n°21
-1

002ER
43134
3n°21
-1

002ER
43134
3n°21
-1

P21

P21

P21

P21

P21

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Résultat
Négatif

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 6 (Hall Faux Panneaux et P28 Réalisation 002ER P28 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire d'entrée) plafonds plaques d'un 43134 non sur
prélevement 3n°28 séparable + analyse
-1 matériau
fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 5 (W.c 3) Faux Panneaux et S22 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Neégatif Négatif
tertiaire plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussieres
Batiment Vol 8 (Piece 2) Faux Panneaux et S58 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 9 (Piéce 3) Faux Panneaux et S59 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélévement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 16 (Piéce Faux Panneaux et §94 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire 8) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélévement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 21 (Piéce Faux Panneaux et 8§95 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire 9) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 23 (Hall 2) Faux Panneaux et 596 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Neégatif Négatif
tertiaire plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéeres
Batiment Vol 13 (Hall 1) Faux Panneaux et S97 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Neégatif Négatif
tertiaire plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 10 (Piéce Faux Panneaux et S178 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire 6) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélévement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres
Batiment Vol 11 (Piéce Faux Panneaux et S$179 Sondage et 002ER P28 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire 7) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3n°28 séparable + analyse
prélévement -1 matériau
P28 fibreux jaune
avec
poussiéres

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 5 (W.c 3) -
Vol 8 (Piece 2)
- Vol 9 (Piece
3) - Vol 16
(Piece 8) - Vol
21 (Piece 9) -
Vol 23 (Hall 2)
- Vol 13 (Hall
1)- Vol 10
(Piece 6) - Vol
11 (Piéce 7) -
Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 6 (Hall
d'entrée)

Vol 8 (Piece 2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Composant

Faux
plafonds

Faux
plafonds

Plafonds

Plafonds

Partie composant

Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

Panneaux
vissés

Enduits platre

Réf action

S180

S22 -
S58 -
S59 -
S94 -
S95 -
S96 -
S97 -
S178 -
S179 -
S180

528

P43

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P28

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P28

Réalisation
d'un
sondage

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°28
-1

002ER
43134

3n°28
-1

528 - 1

002ER
43134
3 n°43
-1

P28

P28

P43

Descriptif
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux jaune
avec
poussiéres
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux jaune
avec
poussiéeres

Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Materia
une
conten
ant pas
d'amia
nte par
natureB
ois
Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Localisation Composant
Vol 9 (Piece 3) Plafonds
Vol 14 (Piéce Plafonds
4)

Vol 19 (Local Plafonds

1)

Vol 20 Plafonds
(Rangement
1)
Vol 15 (Piéce Plafonds
5)
Vol 16 (Piéce Plafonds
8)
Vol 21 (Piéce Plafonds
9)

Partie composant
Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Réf action
S85

S86

S87

588

S89

S90

S91

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
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Précision loc.

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

P43

P43

P43

P43

P43

P43

P43

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 23 (Hall 2)

Vol 13 (Hall 1)

Vol 10 (Piece
6)

Vol 11 (Piéce
7)

Vol 12
(Rangement
2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Composant
Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Plafonds

Partie composant

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Enduits platre

Réf action
S160

S161

S$182

5183

S184
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Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P43
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134

3n°43
-1

002ER
43134
3 n°43
-1

P43

P43

P43

P43

P43

Descriptif
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc
Peinture non
séparable +
matériau
platreux
blanc

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 9 (Piéce 3) Plafonds Enduits platre sS85 - Sondage et 002ER P43 Peinture non Négatif Négatif
tertiaire - Vol 14 (Piece S86 - extension de 43134 séparable + sur

4)-Vol 19 S87 - la ZPSO du 3 n°43 matériau analyse
(Local 1) - Vol S88 - prélévement -1 platreux
20 S89 - P43 blanc
(Rangement S90 -
1) - Vol 15 S91 -
(Piece 5) - Vol S160 -
16 (Piece 8) - S161 -
Vol 21 (Piéce S182 -
9) - Vol 23 S183 -
(Hall 2) - Vol S184
13 (Hall 1) -
Vol 10 (Piece
6) - Vol 11
(Piéce 7) - Vol
12
(Rangement
2)
Batiment Vol 14 (Piéce Faux Panneaux et P48 Réalisation 002ER P48 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire 4) plafonds plaques d'un 43134 non sur
prélevement 3 n°48 séparable + analyse
-1 matériau
fibreux beige
Batiment Vol 15 (Piéce Faux Panneaux et S92 Sondage et 002ER P48 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire 5) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3 n°48 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P48 fibreux beige
Batiment Vol 22 (Piéce Faux Panneaux et S93 Sondage et 002ER P48 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire 10) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3 n°48 séparable + analyse
prélévement -1 matériau

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

P48

fibreux beige

Amiante

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 25 (Local Faux Panneaux et S162 Sondage et 002ER P48 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire 2) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3 n°48 séparable + analyse
prélevement -1 matériau
P48 fibreux beige
Batiment Vol 18 (Salle Faux Panneaux et 5181 Sondage et 002ER P48 Enduit blanc Negatif Négatif
tertiaire d'attente) plafonds plaques extension de 43134 non sur
la ZPSO du 3 n°48 séparable + analyse
prélévement -1 matériau
P48 fibreux beige
Batiment Vol 15 (Piéce Faux Panneaux et S92 - Sondage et 002ER P48 Enduit blanc Négatif Négatif
tertiaire 5) - Vol 22 plafonds plaques S93 - extension de 43134 non sur
(Piece 10) - S162 - la ZPSO du 3n°48 séparable + analyse
Vol 25 (Local S181 prélévement -1 matériau
2)-\Vol 18 P48 fibreux beige
(Salle
d'attente)
Batiment Vol 25 (Local Plafonds Enduits platre P63 Réalisation 002ER P63 Peintures Négatif Négatif
tertiaire 2) d'un 43134 multiples en sur
prélevement 3n°63 vrac non analyse
-1 séparable +
matériau
platreux
blanc en
vrac +
matériau
gris en vrac
hétérogene
non
séparable
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 24 (SAS)

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 18 (Salle
d'attente)

Localisation
Vol 1 (Piéce 1)

Vol 4
(Dégagement)

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE :

Composant
Plafonds

Faux
plafonds

Plafonds

Partie composant
Enduits platre

Panneaux et
plaques

Isolant

Réf action
S167

P67

P68

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P63

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Précision loc.

Plaques
posées sur
I'isolant

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

Plafond et faux-plafonds

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°63
-1

002ER
43134

3n°67
-1

002ER
43134

3n°68
-1

P63

P67

P68

Descriptif
Peintures
multiples en
vrac non
séparable +
matériau
platreux
blanc en
vrac +
matériau
gris en vrac
hétérogene
non
séparable
Enduit blanc
non
séparable +
matériau
fibreux beige
Matériau
fibreux jaune

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant
Lés

plastiques

avec

sous-couche

Lés

plastiques

avec
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Réf action
P7

S9

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P7
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°7 -
1

002ER
43134
3n°7 -
1

P7
Phase
1

P7
Phase

Descriptif
Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif

sur
analyse

www.ac-environnement.com



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 1 (Piece 1) Revétement Lés P7 Réalisation 002ER P7 Colle Négatif Négatif
tertiaire de sol plastiques d'un 43134 Phase polymeére sur
avec prélevement 3n°7 - 2 jaune analyse
sous-couche 1
Batiment Vol 4 Revétement Lés S9 Sondage et 002ER P7 Colle Negatif Négatif
tertiaire (Dégagement) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymére sur
avec la ZPSO du 3n°7 - 2 jaune analyse
sous-couche prélévement 1
P7
Batiment Vol 1 (Piece 1) Revétement Ragréage P8 Réalisation 002ER P8 Colle Négatif Négatif
tertiaire de sol d'un 43134 polymeére sur
prélevement 3n°8- jaune non analyse
1 séparable +
ragréage
rose
Batiment Vol 4 Revétement Ragréage $10 Sondage et 002ER P8 Colle Négatif Négatif
tertiaire (Dégagement) de sol extension de 43134 polymeére sur
la ZPSO du 3n°8- jaune non analyse
prélevement 1 séparable +
P8 ragréage
rose
Batiment Vol 1 (Piece 1) Revétement Chape maigre P9 Réalisation 002ER P9 Matériau Negatif Négatif
tertiaire de sol (base ciment) d'un 43134 compact gris sur
prélevement 3n°9- en vrac analyse
1 hétérogene
non
séparable +
matériau

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

rose en vrac

0
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 2 (W.c 1)

Vol 4

(Dégagement)

Vol 3 (W.c 2)

Vol 5 (W.c 3)
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Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Réf action
S3

S11

S12

S13

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Résultat
Négatif

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 7 (W.c 4)

Vol 6 (Hall

d'entrée)

Vol 8 (Piéce 2)

Vol 9 (Piece 3)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)
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Réf action
S32

S33

S34

S35

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Localisation Composant
Vol 19 (Local Revétement
1) de sol
Vol 14 (Piece Revétement
4) de sol
Vol 20 Revétement
(Rangement de sol
1)

Vol 13 (Hall 1) Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S36

837

S38

S39

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 10 (Piéce
6)

Vol 11 (Piece
7)

Vol 12
(Rangement
2)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S40

S41

S42

S43

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

PAGE 49/ 142

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 24 (SAS)

Vol 25 (Local
2)

Vol 23 (Hall 2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Réf action
S44

S45

S46

S47

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Résultat
Négatif

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 15 (Piéce
5)

Vol 16 (Piece
8)

Vol 21 (Piéce
9)

Vol 22 (Piece
10)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

Chape maigre
(base ciment)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S48

S49

S50

S51

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

002ER
43134
3n°9-

P9

P9

P9

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol2 (W.c1)-
Vol 4
(Dégagement)
-Vol 3 (W.c2)
- Vol 5 (W.c 3)
-Vol 7 (W.c4)
- Vol 6 (Hall
d'entrée) - Vol
8 (Piece 2) -
Vol 9 (Piece 3)
- Vol 19 (Local
1) - Vol 14
(Piece 4) - Vol
20
(Rangement
1)-Vol 13
(Hall 1) - Vol
10 (Piéce 6) -
Vol 11 (Piéce
7)-Vol 12
(Rangement
2)- Vol 17
(Salle d'eau 1)
- Vol 18 (Salle
d'attente) - Vol
24 (SAS) - Vol
25 (Local 2) -
Vol 23 (Hall 2)
- Vol 15 (Piece
5) - Vol 16
(Piece 8) - Vol
21 (Piece 9) -
Vol 22 (Piéce
10)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Partie composant

Chape maigre
(base ciment)

Réf action

S3 -
S11 -
S$12 -
S13 -
S32 -
8§33 -
S34 -
S35 -
S36 -
837 -
S38 -
8§39 -
S40 -
S41 -
S42 -
S$43 -
S44 -
S§45 -
S$46 -
S47 -
548 -
549 -
S50 -
S51

Observation
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P9
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°9-
1

P9

Descriptif
Matériau
compact gris
en vrac
hétérogene
non
séparable +
matériau
rose en vrac

Amiante
Résultat Conclusion
Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 2 (W.c 1) Revétement Colles de P10 Réalisation 002ER P10 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire de sol carrelage d'un 43134 sur
prélevement 3n°10 analyse
-1
Batiment Vol 3 (W.c 2) Revétement Colles de S14 Sondage et 002ER P10 Colle grise Negatif Négatif
tertiaire de sol carrelage extension de 43134 sur
la ZPSO du 3n°10 analyse
prélévement -1
P10
Batiment Vol 5 (W.c 3) Revétement Colles de 8§15 Sondage et 002ER P10 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire de sol carrelage extension de 43134 sur
la ZPSO du 3n°10 analyse
prélevement -1
P10
Batiment Vol 7 (W.c 4) Revétement Colles de §52 Sondage et 002ER P10 Colle grise Negatif Négatif
tertiaire de sol carrelage extension de 43134 sur
la ZPSO du 3n°10 analyse
prélevement -1
P10
Batiment Vol 3 (W.c 2) - Revétement Colles de S14 - Sondage et 002ER P10 Colle grise Negatif Négatif
tertiaire Vol 5 (W.c 3) - de sol carrelage S15 - extension de 43134 sur
Vol 7 (W.c 4) S52 la ZPSO du 3n°10 analyse
prélevement -1
P10
Batiment Vol 6 (Hall Revétement Colles de P22 Réalisation 002ER P22 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire d'entrée) de sol carrelage d'un 43134 en vrac sur
prélevement 3n°22 analyse
-1
Batiment Vol 8 (Piece 2) Revétement Colles de S§74 Sondage et 002ER P22 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire de sol carrelage extension de 43134 en vrac sur
la ZPSO du 3n°22 analyse
prélévement -1
P22
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Localisation Composant
Vol 9 (Piéce 3) Revétement
de sol
Vol 19 (Local Revétement
1) de sol
Vol 14 (Piece Revétement
4) de sol
Vol 20 Revétement
(Rangement de sol
1)
Vol 15 (Piéce Revétement
5) de sol
Vol 16 (Piece Revétement
8) de sol
Vol 27 (Salle Revétement
d'eau 3) de sol

Partie composant

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S75

S76

S77

S78

S79

S80

S81

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P22
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P22
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°22
-1

002ER
43134

3n°22
-1

002ER
43134

3n°22

-1

002ER
43134

3n°22
-1

002ER
43134

3n°22
-1

002ER
43134

3n°22
-1

002ER
43134

3n°22
-1

P22

P22

P22

P22

P22

P22

P22

Descriptif

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Colle grise
en vrac

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 21 (Piéce Revétement Colles de 882 Sondage et 002ER P22 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire 9) de sol carrelage extension de 43134 en vrac sur
la ZPSO du 3n°22 analyse
prélevement -1
P22
Batiment Vol 22 (Piéce Revétement Colles de S83 Sondage et 002ER P22 Colle grise Negatif Négatif
tertiaire 10) de sol carrelage extension de 43134 en vrac sur
la ZPSO du 3n°22 analyse
prélévement -1
P22
Batiment Vol 26 (Salle Revétement Colles de S84 Sondage et 002ER P22 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) de sol carrelage extension de 43134 en vrac sur
la ZPSO du 3 n°22 analyse
prélévement -1
P22
Batiment Vol 8 (Piéce 2) Revétement Colles de S74 - Sondage et 002ER P22 Colle grise Négatif Neégatif
tertiaire - Vol 9 (Piece de sol carrelage S75 - extension de 43134 en vrac sur
3)-Vol 19 S76 - la ZPSO du 3n°22 analyse
(Local 1) - Vol S77 - prélévement -1
14 (Piece 4) - S78 - P22
Vol 20 S79 -
(Rangement S80 -
1) - Vol 15 S81 -
(Piéce 5) - Vol S82 -
16 (Piéce 8) - S83 -
Vol 27 (Salle S84
d'eau 3) - Vol
21 (Piece 9) -
Vol 22 (Piéce
10) - Vol 26

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

(Salle d'eau 2)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

0

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire
Batiment

tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 6 (Hall
d'entrée)

Vol 8 (Piéce 2)

Vol 8 (Piece 2)

Vol 8 (Piece 2)

Vol 8 (Piece 2)

Vol 9 (Piece 3)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement

de sol

Revétement

de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Colles de
carrelage

Lés
plastiques
avec
sous-couche

Lés
plastiques
avec
sous-couche
Ragréage

Ragréage

Dalles
plastiques

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P36

P37

P37

P38

P38

P44

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation

d'un
prélevement

PAGE 56 / 142

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°36
-1

002ER
43134

3n°37
-1

002ER
43134
3n°37
-1
002ER
43134
3n°38
-1

002ER
43134
3n°38
-1
002ER
43134
3n°44
-1

P36

P37
Phase

P37
Phase

P38

Phase

P38

Phase

P44
Phase

Descriptif
Colle grise
hétérogene
+ matériau
blanc en
faible
quantité non
séparable
Colle
polymeére
jaune non
séparable +
matériau
blanc +
ragréage
rose non
séparable
Revétement
souple
beige

Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
marron
Revétement
souple
beige

Revétement
souple gris

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 14 (Piece
4)

Vol 20
(Rangement

1)

Vol 15 (Piece
5)

Vol 16 (Piéce
8)

Vol 21 (Piece
9)

Vol 10 (Piece
6)

Vol 11 (Piece
7)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S108

S$109

S110

S111

S$130

S$169

S$170

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44

PAGE 57 /142

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°44
-1

002ER
43134

3n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134

3n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134

3n°44
-1

P44
Phase
1

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

Descriptif
Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Revétement
souple gris

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 14 (Piéce
4) - Vol 20
(Rangement
1) - Vol 15
(Piece 5) - Vol
16 (Piéce 8) -
Vol 21 (Piéce
9) - Vol 10
(Piéce 6) - Vol
11 (Piéce 7)
Vol 9 (Piece 3)

Vol 14 (Piéce
4)

Vol 20
(Rangement

1)

Vol 15 (Piéce
5)

Vol 16 (Piéce
8)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action

S108
$109
S110
S111

S$130
$169
S170

P44

S108

S$109

S110

S111

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P44
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134

3n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134
3 n°44
-1

002ER
43134

3n°44
-1

P44
Phase
1

P44
Phase
2

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

P44
Phase

Descriptif
Revétement
souple gris

Colle
polymeére
jaune en
faible
quantité
Colle
polymeére
jaune en
faible
quantité
Colle
polymeére
jaune en
faible
quantité
Colle
polymeére
jaune en
faible
quantité
Colle
polymére
jaune en
faible
quantité

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 21 (Piéce Revétement Dalles S130 Sondage et 002ER P44 Colle Négatif Négatif
tertiaire 9) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymeére sur
la ZPSO du 3 n°44 2 jaune en analyse
prélevement -1 faible
P44 quantité
Batiment Vol 10 (Piéce Revétement Dalles 5169 Sondage et 002ER P44 Colle Negatif Négatif
tertiaire 6) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymére sur
la ZPSO du 3 n°44 2 jaune en analyse
prélévement -1 faible
P44 quantité
Batiment Vol 11 (Piéce Revétement Dalles §170 Sondage et 002ER P44 Colle Négatif Négatif
tertiaire 7) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymeére sur
la ZPSO du 3 n°44 2 jaune en analyse
prélevement -1 faible
P44 quantité
Batiment Vol 14 (Piéce Revétement Dalles S108 - Sondage et 002ER P44 Colle Neégatif Négatif
tertiaire 4) - Vol 20 de sol plastiques S109 - extension de 43134 Phase polymeére sur
(Rangement S110 - la ZPSO du 3 n°44 2 jaune en analyse
1) - Vol 15 S111 - prélévement -1 faible
(Piece 5) - Vol S130 - P44 quantité
16 (Piece 8) - S169 -
Vol 21 (Piéce S170
9) - Vol 10
(Piece 6) - Vol
11 (Piece 7)
Batiment Vol 9 (Piece 3) Revétement Ragréage P45 Réalisation 002ER P45 Colle Négatif Négatif
tertiaire de sol d'un 43134 polymeére sur
prélevement 3 n°45 jaune non analyse
-1 séparable +
ragréage
rose

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

0

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 14 (Piece
4)

Vol 20
(Rangement

1)

Vol 15 (Piece
5)

Vol 16 (Piece
8)

Vol 21 (Piece
9)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant
Ragréage

Ragréage

Ragréage

Ragréage

Ragréage

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S112

S113

S114

S115

S131

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P45

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P45

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P45

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P45

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P45
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°45
-1

002ER
43134

3n°45
-1

002ER
43134
3 n°45
-1

002ER
43134
3 n°45
-1

002ER
43134

3n°45
-1

P45

P45

P45

P45

P45

Descriptif
Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose

Colle
polymére
jaune non
séparable +
ragréage
rose

Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose

Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose

Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 10 (Piéce Revétement Ragréage S171 Sondage et 002ER P45 Colle Négatif Négatif
tertiaire 6) de sol extension de 43134 polymeére sur
la ZPSO du 3 n°45 jaune non analyse
prélévement -1 séparable +
P45 ragréage
rose
Batiment Vol 11 (Pigce Revétement Ragréage 8172 Sondage et 002ER P45 Colle Négatif Négatif
tertiaire 7) de sol extension de 43134 polymére sur
la ZPSO du 3 n°45 jaune non analyse
prélevement -1 séparable +
P45 ragréage
rose
Batiment Vol 12 Revétement Ragréage $190 Sondage et 002ER P45 Colle Negatif Négatif
tertiaire (Rangement de sol extension de 43134 polymeére sur
2) la ZPSO du 3 n°45 jaune non analyse
prélévement -1 séparable +
P45 ragréage
rose
Batiment Vol 14 (Piéce Revétement Ragréage S112 - Sondage et 002ER P45 Colle Négatif Négatif
tertiaire 4) - Vol 20 de sol S113 - extension de 43134 polymeére sur
(Rangement S114 - la ZPSO du 3 n°45 jaune non analyse
1) - Vol 15 S115 - prélevement -1 séparable +
(Piece 5) - Vol S131 - P45 ragréage
16 (Piéce 8) - S171 - rose
Vol 21 (Piece S172 -
9) - Vol 10 S190
(Piéce 6) - Vol
11 (Piece 7) -
Vol 12
(Rangement
2)
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment

tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 19 (Local
1)

Vol 19 (Local
1)

Vol 27 (Salle
d'eau 3)

Vol 26 (Salle
d'eau 2)

Vol 22 (Piece
10)

Vol 26 (Salle
d'eau 2) - Vol
22 (Piece 10)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement

de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant
Lés

plastiques

avec

sous-couche

Lés
plastiques
avec
sous-couche
Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

Dalles
plastiques

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P50

P50

P52

S$136

S$146

S$136 -
S$146

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P52
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P52
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P52
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°50
-1

002ER
43134
3n°50
-1
002ER
43134
3n°52
-1

002ER
43134
3 n°52
-1

002ER
43134

3n°52
-1

002ER
43134
3 n°52
-1

P50
Phase
1

P50
Phase

P52
Phase

P52
Phase

P52
Phase

P52
Phase

Descriptif
Colle
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose
Revétement
souple gris

Revétement
souple
beige avec
couche en
mousse
Revétement
souple
beige avec
couche en
mousse
Revétement
souple
beige avec
couche en
mousse
Revétement
souple
beige avec
couche en
mousse

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 27 (Salle Revétement Dalles P52 Réalisation 002ER P52 Colle Négatif Négatif
tertiaire d'eau 3) de sol plastiques d'un 43134 Phase polymeére sur
prélevement 3n°52 2 jaune non analyse
-1 séparable +
ragréage
rose
Batiment Vol 26 (Salle Revétement Dalles S$136 Sondage et 002ER P52 Colle Negatif Négatif
tertiaire d'eau 2) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymére sur
la ZPSO du 3 n°52 2 jaune non analyse
prélevement -1 séparable +
P52 ragréage
rose
Batiment Vol 22 (Piéce Revétement Dalles $146 Sondage et 002ER P52 Colle Negatif Négatif
tertiaire 10) de sol plastiques extension de 43134 Phase polymeére sur
la ZPSO du 3n°52 2 jaune non analyse
prélévement -1 séparable +
P52 ragréage
rose
Batiment Vol 26 (Salle Revétement Dalles S136 - Sondage et 002ER P52 Colle Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) - Vol de sol plastiques S146 extension de 43134 Phase polymeére sur
22 (Piece 10) la ZPSO du 3 n°52 2 jaune non analyse
prélévement -1 séparable +
P52 ragréage
rose

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Référence : 002ER431343
AC ENV' RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 27 (Salle Revétement Ragreage P53 Réalisation 002ER P53 Colle Négatif Négatif
tertiaire d'eau 3) de sol d'un 43134 polymeére sur

prélevement 3n°53 jaune avec analyse

-1 couche en
mousse non
séparable +
ragréage
gris +
matériau
rose non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable

Batiment Vol 26 (Salle Revétement Ragréage §137 Sondage et 002ER P53 Colle Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) de sol extension de 43134 polymeére sur

la ZPSO du 3n°53 jaune avec analyse

prélevement -1 couche en

P53 mousse non
séparable +
ragréage
gris +
matériau
rose non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
www.ac-environnement.com

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Référence : 002ER431343
AC ENV' RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action  Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat  Conclusion

Batiment Vol 22 (Piéce Revétement Ragréage 145 Sondage et 002ER P53 Colle Négatif Négatif
tertiaire 10) de sol extension de 43134 polymeére sur
la ZPSO du 3n°53 jaune avec analyse
prélevement -1 couche en
P53 mousse non
séparable +
ragréage
gris +
matériau
rose non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable
Batiment Vol 26 (Salle Revétement Ragreage S137 - Sondage et 002ER P53 Colle Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) - Vol de sol S145 extension de 43134 polymeére sur
22 (Piece 10) la ZPSO du 3n°53 jaune avec analyse
prélevement -1 couche en
P53 mousse non
séparable +
ragréage
gris +
matériau
rose non
séparable +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
www.ac-environnement.com

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Référence : 002ER431343
AC ENV' RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 23 (Hall 2) Revétement Colles de P61 Réalisation 002ER P61 Peintures Négatif Négatif
tertiaire de sol carrelage d'un 43134 multiples sur
prélevement 3 n°61 non analyse
-1 séparable +
colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris
Batiment Vol 25 (Local Revétement Colles de S$148 Sondage et 002ER P61 Peintures Négatif Négatif
tertiaire 2) de sol carrelage extension de 43134 multiples sur
la ZPSO du 3 n°61 non analyse
prélévement -1 séparable +
P61 colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris
Batiment Vol 24 (SAS) Revétement Colles de $149 Sondage et 002ER P61 Peintures Négatif Négatif
tertiaire de sol carrelage extension de 43134 multiples sur
la ZPSO du 3n°61 non analyse
prélévement -1 séparable +
P61 colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 13 (Hall 1)

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 25 (Local
2) - Vol 24
(SAS) - Vol 13
(Hall 1) - Vol
18 (Salle
d'attente)

Vol 23 (Hall 2)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Colles de
carrelage

Joint de
dilatation

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action

$150

S151

S$148 -
S149 -
$150 -
S151

P66

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P61

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P61

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P61

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER P61
43134

3n°61

-1

002ER P61
43134

3n°61

-1

002ER P61
43134

3 n°61

-1

002ER P66
43134

3 n°66

-1

Descriptif
Peintures
multiples
non
séparable +
colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris
Peintures
multiples
non
séparable +
colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris
Peintures
multiples
non
séparable +
colle grise
hétérogene
non
séparable +
ragréage
gris
Matériau
souple gris
avec
poussiéres

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Localisation Composant

Vol 13 (Hall 1) Revétement
de sol

Vol 12 Revétement

(Rangement de sol

2)

Vol 12 Revétement

(Rangement de sol

2)

Vol 17 (Salle Revétement

d'eau 1) de sol

Vol 17 (Salle Revétement

d'eau 1) de sol

Partie composant

Joint de S168
dilatation

Lés P69
plastiques

avec

sous-couche

Lés P69
plastiques

avec

sous-couche

Ragréage P71
Lés P72
plastiques

avec

sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P66
Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

PAGE 68 /142

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER P66
43134

3 n°66

-1

002ER P69
43134 Phase
3n°69 1

-1

002ER P69
43134 Phase
3 n°69 2

-1

002ER P71
43134

3n°71

-1

002ER P72
43134

3n°72

-1

Descriptif
Matériau
souple gris
avec
poussiéres

Négatif

Revétement Négatif
souple gris
+ colle
polymeére
jaune non
séparable
Revétement
souple
beige avec
couche en
mousse
Colle Négatif
polymeére
jaune non
séparable +
ragréage
rose +
matériau
gris
hétérogene
non
séparable
Revétement
souple
beige + colle
polymere
jaune non
séparable

Négatif

Négatif

www.ac-environnement.com

Résultat

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Localisation
Vol 1 (Piéce 1)

Vol 2 (W.c 1)

Vol 1 (Pigce 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de sol

Composant

Revétement
de sol

Revétement
de sol

Partie composant
Lés

plastiques

avec

sous-couche

Lés
plastiques
avec
sous-couche

Réf action
P73

P73

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Précision loc.

Sous-couc
he

Sous-couc
he

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°73
-1

002ER
43134

3n°73
-1

P73
Phase
1

P73
Phase

Descriptif
Colle
polymeére
jaune avec
couche en
mousse et
poussiéeres
Revétement
souple
beige + colle
polymeére
jaune non
séparable +
peinture en
faible
quantité non
séparable

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant
Colle de

carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P5

S2

P6

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P5
Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Plinthe
ancienne

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°5-
1
002ER
43134
3n°5-
1

002ER
43134
3n° -

P5

P5

P6

Descriptif
Colle grise +
matériau
beige non
séparable
Colle grise +
matériau
beige non
séparable

Colle grise

Résultat
Négatif

Négatif

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 4 Revétement Colle de S8 Sondage et Plinthe 002ER P6 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire (Dégagement) de mur carrelage extension de ancienne 43134 sur
(plinthe) la ZPSO du 3n°6 - analyse
prélevement 1
P6
Batiment Vol 2 (W.c 1) Revétement Colle de P11 Reéalisation 002ER P11 Colle Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 blanche + sur
(faience) prélevement 3n°11 joint cassant analyse
-1 gris non
séparable
Batiment Vol 2 (W.c 1) Revétement Joint de P12 Réalisation 002ER P12 Joint Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 cassant gris sur
(faience) prélevement 3n°12 analyse
-1
Batiment Vol 3 (W.c 2) Revétement Colle de P16 Réalisation 002ER P16 Colle Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 blanche sur
(faience) prélevement 3n°16 analyse
-1
Batiment Vol 3 (W.c 2) Revétement Joint de P17 Réalisation 002ER P17 Joint Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 cassant gris sur
(faience) prélevement 3n°17 analyse
-1
Batiment Vol 3 (W.c 2) Revétement Colle de P18 Réalisation 002ER P18 Colle grise + Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 couche sur
(plinthe) prélevement 3n°18 blanche en analyse
-1 faible
quantité non
séparable
Batiment Vol 6 (Hall Revétement Colle de P23 Réalisation Plinthe 002ER P23 Colle grise Negatif Négatif
tertiaire d'entrée) de mur carrelage d'un ancienne 43134 sur
(plinthe) prélevement 3n°23 analyse

-1

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 8 (Piéce 2)

Vol 9 (Piece 3)

Vol 9 (Piece 3)

Vol 19 (Local
1)

Vol 8 (Piece 2)
- Vol 9 (Piéce
3)-Vol 19
(Local 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant
Colle de

carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

Colle de
carrelage
(plinthe)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S60

S61

S62

S116

S60 -
S61 -
S62 -
S116

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P23
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P23
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P23
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P23
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P23
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Précision loc.

Plinthe
ancienne

Plinthe
ancienne

Plinthe
ancienne

Plinthe
ancienne

Plinthe
ancienne

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°23
-1

002ER
43134

3n°23
-1

002ER
43134

3n°23
-1

002ER
43134

3n°23
-1

002ER
43134

3n°23
-1

P23

P23

P23

P23

P23

Descriptif
Colle grise

Colle grise

Colle grise

Colle grise

Colle grise

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 5 (W.c 3)

Vol 5 (W.c 3)

Vol 7 (W.c 4)

Vol 7 (W.c 4)

Vol 6 (Hall
d'entrée)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

0

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant
Colle de

carrelage
(faience)

Joint de
carrelage
(faience)

Colle de
carrelage
(faience)

Joint de
carrelage
(faience)

Colle de
carrelage
(plinthe)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action
P29

P30

P33

P34

P35

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°29
-1

002ER
43134
3n°30
-1
002ER
43134
3n°33
-1
002ER
43134
3n°34
-1

002ER
43134

3n°35
-1

P29

P30

P33

P34

P35

Descriptif
Peinture non
séparable +
colle grise
non
séparable +
couche
platreuse
beige non
séparable +
matériau
blanc non
séparable +
joint cassant
blanc

Joint
cassant
blanc

Colle grise
hétérogene

Peinture non
séparable +
matériau
compact
blanc

Colle grise +
matériau
blanc en
vrac non
séparable

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Résultat
Négatif

Négatif Négatif
sur
analyse
Négatif Négatif
sur
analyse
Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur

analyse

www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC ENVl RON N EMENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 6 (Hall Revétement Colle de 863 Sondage et 002ER P35 Colle grise + Négatif Négatif
tertiaire d'entrée) de mur carrelage extension de 43134 matériau sur
(plinthe) la ZPSO du 3n°35 blanc en analyse
prélevement -1 vrac non
P35 séparable
Batiment Vol 8 (Piece 2) Revétement Revétement P39 Réalisation 002ER P39 Matériau Négatif Négatif
tertiaire de mur de plinthe d'un 43134 compact gris sur
prélevement 3n°39 + peinture analyse
-1 non
séparable
Batiment Vol 8 (Piéce 2) Revétement Colle de P40 Réalisation 002ER P40 Colle Négatif Négatif
tertiaire de mur revétement de d'un 43134 polymeére sur
plinthe prélevement 3 n°40 jaune non analyse
-1 séparable +
peinture
Batiment Vol 9 (Piéce 3) Revétement Colle de P46 Réalisation 002ER P46 Colle grise Négatif Négatif
tertiaire de mur carrelage d'un 43134 en vrac non sur
(faience) prélevement 3 n°46 séparable + analyse
-1 couche
platreuse
blanche
Batiment Vol 9 (Piece 3) Revétement Colle de P47 Reéalisation 002ER P47 Matériau Négatif Négatif
tertiaire de mur plinthe d'un 43134 compact gris sur
prélevement 3 n°47 non analyse
-1 séparable +
colle
polymeére
jaune
Batiment Vol 14 (Piéce Revétement Colle de §105 Sondage et 002ER P47 Matériau Négatif Négatif
tertiaire 4) de mur plinthe extension de 43134 compact gris sur
la ZPSO du 3 n°47 non analyse
prélévement -1 séparable +
P47 colle
polymeére
jaune
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com

PAGE 73/ 142



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 20
(Rangement

1)

Vol 15 (Piéce
5)

Vol 16 (Piéce
8)

Vol 21 (Piece
9)

Vol 26 (Salle
d'eau 2)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S106

S$107

S$132

S$133

S$134

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P47
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3 n°47
-1

002ER
43134
3 n°47
-1

002ER
43134
3 n°47
-1

002ER
43134
3 n°47
-1

002ER
43134

3n°47
-1

P47

P47

P47

P47

P47

Descriptif
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymere
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 27 (Salle
d'eau 3)

Vol 22 (Piéce
10)

Vol 14 (Piéce
4) - Vol 20
(Rangement
1)- Vol 15
(Piece 5) - Vol
16 (Piece 8) -
Vol 21 (Piéce
9) - Vol 26
(Salle d'eau 2)
- Vol 27 (Salle
d'eau 3) - Vol
22 (Piece 10)
Vol 14 (Piéce
4)

Vol 19 (Local
1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
carrelage
(faience)

Colle de
carrelage
(plinthe)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
S135

S147

$105 -
S106 -
$107 -
S$132 -
S$133 -
S134 -
S§135 -
S147

P49

P51

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P47

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER P47
43134

3 n°47

-1

002ER P47
43134

3 n°47

-1

002ER P47
43134

3 n°47

-1

002ER P49
43134

3n°49

-1

002ER P31
43134

3 n°51

-1

Descriptif
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymére
jaune
Matériau
compact gris
non
séparable +
colle
polymeére
jaune

Colle grise +
peinture en
faible
quantité non
séparable
Colle grise +
couche
blanche non
séparable

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

www.ac-environnement.com

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 27 (Salle Revétement Colle de P54 Réalisation 002ER P54 Colle rose Négatif Négatif
tertiaire d'eau 3) de mur carrelage d'un 43134 Phase hétérogene sur
(faience) prélevement 3 n°54 2 + couche analyse
-1 jaune non
séparable
Batiment Vol 27 (Salle Revétement Colle de P54 Réalisation 002ER P54 Joint Negatif Négatif
tertiaire d'eau 3) de mur carrelage d'un 43134 Phase cassant vert sur
(faience) prélevement 3 n°54 3 analyse
-1
Batiment Vol 27 (Salle Revétement Joint de P55 Réalisation 002ER P55 Matériau Négatif Négatif
tertiaire d'eau 3) de mur carrelage d'un 43134 beige en sur
(faience) prélevement 3n°55 vrac non analyse
-1 séparable +
matériau vert
en vrac
Batiment Vol 22 (Piéce Revétement Colle de P59 Réalisation 002ER P59 Colle beige Négatif Négatif
tertiaire 10) de mur carrelage d'un 43134 + peintures sur
(faience) prélevement 3 n°59 multiples analyse
-1 non
séparable +
couche
platreuse
beige
hétérogene
non
séparable +
matériau
beige en
vrac non
séparable
Batiment Vol 22 (Piéce Revétement Joint de P60 Réalisation 002ER P60 Peinture non Négatif Négatif
tertiaire 10) de mur carrelage d'un 43134 séparable + sur
(faience) prélevement 3n°60 matériau vert analyse

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

-1

59287 GUESNAIN

0

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 23 (Hall 2)

Vol 25 (Local

2)

Vol 24 (SAS)

Vol 13 (Hall 1)

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P62

S152

S$153

S154

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62
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Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134
3 n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

P62
Phase
2

P62
Phase

P62
Phase

P62
Phase

Descriptif
Colle beige Négatif
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable
Colle beige
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable
Colle beige
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable
Colle beige
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable

Négatif

Négatif

Négatif

www.ac-environnement.com

Résultat

0

Amiante

Conclusion

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 25 (Local
2)- Vol 24
(SAS) - Vol 13
(Hall 1) - Vol
18 (Salle
d'attente)

Vol 23 (Hall 2)

Vol 25 (Local
2)

Vol 24 (SAS)

Vol 13 (Hall 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action
S155

S152 -
S$153 -
S154 -
S§155

P62

$152

S153

S154

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P62
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62

PAGE 78/ 142

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134
3n°62
-1
002ER
43134
3n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

P62
Phase
2

P62
Phase

P62
Phase

P62
Phase

P62
Phase

P62
Phase

Descriptif
Colle beige
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable
Colle beige
+ couche
platreuse
blanche
avec couche
cartonnée
non
séparable
Joint
cassant gris

Joint
cassant gris

Joint
cassant gris

Joint
cassant gris

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Batiment
tertiaire

Plan

Batiment
tertiaire

Plan

Batiment
tertiaire

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 18 (Salle
d'attente)

Vol 25 (Local
2)- Vol 24
(SAS) - Vol 13
(Hall 1) - Vol
18 (Salle
d'attente)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Vol 17 (Salle
d'eau 1)

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revétement de mur

Composant

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Revétement
de mur

Partie composant

Colle de
plinthe

Colle de
plinthe

Colle de
carrelage
(faience)

Joint de
carrelage
(faience)

Réf action
S155

S152 -
S153 -
S154 -
S155

P74

P75

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P62
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P62

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134

3n°62
-1

002ER
43134

3n°74

-1

002ER
43134

3n°75
-1

P62
Phase
3

P62
Phase

P74

P75

Descriptif
Joint
cassant gris

Joint
cassant gris

Colle beige
+ couche
platreuse
beige non
séparable
Peinture non
séparable +
matériau
gris

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Localisation
Vol 3 (W.c 2)

Localisation
Vol 1 (Piéce 1)

Composant

Conduit
fluide non
identifié

Composant
Lavabo

Partie composant

Conduit en
fibres-ciment

Partie composant

Joint
d'étanchéité

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Réf action
P19

Réf action
P3

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation
Réalisation
d'un
prélevement

Observation

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.

Précision loc.

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134

3n°19
-1

Ref photo Ref Prél.

002ER
43134
3n°3-
1

P19

P3

Descriptif
Fibrociment
gris avec
fibres
visibles

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Descriptif
Matériau
souple blanc
avec
poussiéres

Résultat
Positif

Résultat
Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Conclusion
Présen
ce sur
analyse

Conclusion
Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Batiment Vol 5 (W.c 3) Lavabo Joint P31 Réalisation 002ER P31 Peinture non Négatif Négatif
tertiaire d'étanchéité d'un 43134 séparable + sur
prélevement 3n°31 matériau analyse
-1 souple blanc
Batiment Vol 27 (Salle Lavabo Joint P56 Réalisation 002ER P56 Matériau Negatif Négatif
tertiaire d'eau 3) d'étanchéité d'un 43134 souple sur
prélevement 3 n°56 beige avec analyse
-1 poussiéres
Batiment Vol 26 (Salle Lavabo Joint P57 Réalisation 002ER P57 Peinture non Négatif Négatif
tertiaire d'eau 2) d'étanchéité d'un 43134 séparable + sur
prélevement 3 n°57 matériau analyse
-1 souple
beige avec
poussiéeres
+ matériau
beige en
vrac non
séparable
Batiment Vol 22 (Piéce Evier Tampon P58 Réalisation 002ER P58 Matériau Négatif Négatif
tertiaire 10) bitumineux d'un 43134 bitumineux sur
prélevement 3 n°58 noir avec analyse
-1 couche en
toile
Batiment Vol 17 (Salle Lavabo Joint P76 Réalisation 002ER P76 Matériau Neégatif Négatif
tertiaire d'eau 1) d'étanchéité d'un 43134 Phase souple sur
prélevement 3n°76 1 incolore analyse
-1 avec
poussiéres
Batiment Vol 17 (Salle Lavabo Joint P76 Réalisation 002ER P76 Matériau gris Negatif Négatif
tertiaire d'eau 1) d'étanchéité d'un 43134 Phase sur
prélevement 3n°76 2 analyse

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

-1

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

0

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

X
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
59287 GUESNAIN

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Amiante

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTEES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire I'objet d'un contréle
par les intervenants et ne peut en aucun cas étre utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Mesurage surface Mesurage unité(s)

Ref prél. Composant Matériau Localisation Mesurage lineaire Mesurage hauteur
P19 Conduit fluide Fibrociment Vol 3 (W.c 2) ,99m ,06 m?
non identifié gris avec
fibres
visibles
- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante
ANNEXE : PLANS DE REPERAGE DES MPCA

Ref Plans Titre du plan

Batiment tertiaire Batiment tertiaire - Plan de repérage - Actions menées
Batiment tertiaire Batiment tertiaire - MPCA Toutes catégories confondues
Batiment tertiaire Batiment tertiaire - MPCA Conduits, canalisations et équipements

Facades et toiture Fagades et toiture - Plan de repérage - Actions menées
Fagades et toiture Fagades et toiture - MPCA Toutes catégories confondues

Fagades et toiture - MPCA Facades

Facades et toiture

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B ¢
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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BATIMENT TERTIAIRE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002ER431343
= Localisation dun prélévement
/7 positif
= Localisation dun prélévement
/7 négatif
pg _— Localisation dune impossibilité
pg - P75 o - - technique
p7 = X P71 — —
/ = N = =
s o Vol 24 Vol 25 \\
— (Local 2) \
e N2 o N N\ Localisation dun sondage négatif
N L s gy = — \ - .
g\ Vol 17 . \‘_‘ P66 ///
'_\ (Salle d'eau 1) g4 /
=3 P70 (Salle d'attente) / /
; -\ ; 55 20, . i
& voli2 T~—zew Lawen g _ 5150 pay
pip — = ,— (Rangement 2) /
_— ey D= g P /
= /_u passg Ve = ‘ ‘ Vol 10 . 4 (\:1(:\\2;)
— > Fi (Dégagement) /— (Piéce 6) - - .
P32 "‘—}“ z w‘, ' — - = R g e e P63
p31 — (\Y\/DLSS] 5 ’ \\\. o IN_sissi: /- rn pey ﬁ N /_‘
= P el P20 P24 (\rl«?\\‘t}) T
e T . A Y o
L\ e I £22 P22 i S ﬁ /_
> “~ e P61
e [ U
/ pis  p: Vol 19 Vol 20
e 36 (Local 1) o (Rangement 1)
‘;\\ Iﬂ [—. — | /—’_ \
\ ~ ™ - . - g . ‘7 " g ‘ §113 (P .
- \\ (X’ii); = = —
P42 \#
— / / $106 (P -1
p37 \ / A /; Vel Vol 22
\\ s Vol 14 /_ (F\’/‘ZICLSS) S (Piece 9) (Piece 10)
i 8 o Piece 4 \ s /
= (Piece 2 e b= ygrrui NG
P43 ™~ N\ 55003 i e ==
~ & //_ i
) i am S
sz ] P41 - ) s )
[— NI — \ — r— —— L=
A\ .. »
Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT SSM DU NORD 04/04/2023 SAILLY FLORIAN
AC ENVIRONNEMENT 59287 GUESNAIN
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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BATIMENT TERTIAIRE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES Référence:

002ER431343
P19 : Conduit en fibres-ciment
Vol 24 Vol 25 \
(SAS) (Local 2) \
Vol 1 Vol 11
(Pigce 1) (Pigce 7)
Nl 2. (Sall\;nc‘l‘;;u 1y Vol 18
We1) (Salle d'attente)
— (Ran\;‘:ngm 2)
Vol 3
(W.c2)
Vol 23
(Dég\a/;‘e“mem} (PVIZ'C;OG) fhang
Vol 5
e 8) Vol 13
(Hall 1)
\/:?\6 i
(Hall d'entrée) Vo6 _— Vol iz
(Local 1) (B o (Salle d'eau 3) Salle d'eau 2,
>
Vol 7
(W.c4)
Vol 15 Vol 21 (PYOI 230)
- (Piece 5) Vol 16 (Piece 9) Loy
(P\\/:c‘fw Vol (;/‘QIC:L) Fee®
(Piece 3)
Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT SSM DU NORD 04/04/2023 SAILLY FLORIAN
AC ENVIRONNEMENT 59287 GUESNAIN
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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BATIMENT TERTIAIRE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS Référence:

002ER431343
P19 : Conduit en fibres-ciment
Vol 24 Vol 25 \
(SAS) (Local 2) \
Vol 1 Vol 11
(Pigce 1) (Pigce 7)
Nl 2. (Sall\;nc‘l‘;;u 1y Vol 18
We1) (Salle d'attente)
— (Ran\;‘:ngm 2)
Vol 3
(W.c2)
Vol 23
(Dég\a/;‘e“mem} (PVIZ'C;OG) fhang
Vol 5
e 8) Vol 13
(Hall 1)
\/:?\6 i
(Hall d'entrée) Vo6 _— Vol iz
(Local 1) (B o (Salle d'eau 3) Salle d'eau 2,
>
Vol 7
(W.c4)
Vol 15 Vol 21 (PYOI 230)
- (Piece 5) Vol 16 (Piece 9) Loy
(P\\/:c‘fw Vol (;/‘QIC:L) Fee®
(Piece 3)
Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT SSM DU NORD 04/04/2023 SAILLY FLORIAN
AC ENVIRONNEMENT 59287 GUESNAIN
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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FACADES ET TOITURE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

Référence:
002ER431343

P94

P93

Vol 28
(Facade 1)

S191 (P78)

P95 P92

P91

\ e e P90
T ol ) ’ ' Z P89
7 n.i“T‘ DNE e W
\\ $192 (P78)
™ Vol 30
(Facade 3)

P83

Localisation dun prélévement
positif

Localisation dun prélévement
négatif

Localisation dun sondage négatif

oM

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

04/04/2023

SAILLY FLORIAN

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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FAGADES ET TOITURE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES Référence:

002ER431343

P82 : Eléments en fibres-ciment

Vol 28
(Facade 1)

P82

Vol 30
(Facade 3)

Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT SSM DU NORD 04/04/2023 SAILLY FLORIAN
AC ENVIRONNEMENT 59287 GUESNAIN

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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FACADES ET TOITURE - MPCA FACADES

Référence:
002ER431343

Vol 28
(Facade 1)

Vol 30
(Facade 3)

P82

P82 : Eléments en fibres-ciment

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

04/04/2023

SAILLY FLORIAN

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

E] Photos représentant des matériaux et produits contenant de I'amiante

Référence
002ER431343 n°1 -1 (P1)

002ER431343 n°2 - 1 (P2)
002ER431343 n°3 - 1 (P3)
002ER431343 n°4 - 1 (P4)
002ER431343 n°5 - 1 (P5)
002ER431343 n°6 - 1 (P6)
002ER431343 n°7 - 1 (P7)
002ER431343 n°8 - 1 (P8)
002ER431343 n°9 - 1 (PY)
002ER431343 n°10 - 1 (P10)
002ER431343 n°11 - 1 (P11)
002ER431343 n°12 - 1 (P12)
002ER431343 n°13 - 1 (P13)
002ER431343 n°14 - 1 (P14)
002ER431343 n°15 - 1 (P15)
S6-1 (S6)

002ER431343 n°16 - 1 (P16)
002ER431343 n°17 - 1 (P17)
002ER431343 n°18 - 1 (P18)
002ER431343 n°19 - 1 (P19)
002ER431343 n°20 - 1 (P20)
002ER431343 n°21 - 1 (P21)
002ER431343 n°22 - 1 (P22)
002ER431343 n°23 - 1 (P23)
002ER431343 n°24 - 1 (P24)
002ER431343 n°25 - 1 (P25)

002ER431343 n°26 - 1 (P26)

Localisation

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)

Batiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Action
Prélevement négatif

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

Absence : pas d'amiante par nature

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement positif

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

0

Amiante

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

002ER431343 n°27 - 1 (P27)
002ER431343 n°28 - 1 (P28)
002ER431343 n°29 - 1 (P29)
002ER431343 n°30 - 1 (P30)
002ER431343 n°31 - 1 (P31)
002ER431343 n°32 - 1 (P32)
S28-1 (S28)

002ER431343 n°33 - 1 (P33)
002ER431343 n°34 - 1 (P34)
002ER431343 n°35 - 1 (P35)
002ER431343 n°36 - 1 (P36)

002ER431343 n°37 - 1 (P37)

(Piéce 2)

002ER431343 n°38 - 1 (P38) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement négatif
(Piece 2)

002ER431343 n°39 - 1 (P39) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement negatif
(Piéce 2)

002ER431343 n°40 - 1 (P40) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement negatif
(Piece 2)

002ER431343 n°41 - 1 (P41) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement negatif
(Piéce 2)

002ER431343 n°42 - 1 (P42) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement négatif
(Piece 2)

002ER431343 n°43 - 1 (P43) Batiment tertiaire - Vol 8 Prélevement negatif
(Piéce 2)

002ER431343 n°44 - 1 (P44) Batiment tertiaire - Vol 9 Prélevement negatif
(Piece 3)

002ER431343 n°45 - 1 (P45) Batiment tertiaire - Vol 9 Prélevement negatif
(Piéce 3)

002ER431343 n°46 - 1 (P46) Batiment tertiaire - Vol 9 Prélevement négatif
(Piece 3)

002ER431343 n°47 - 1 (P47) Batiment tertiaire - Vol 9 Prélevement négatif
(Piéce 3)

002ER431343 n°48 - 1 (P48) Batiment tertiaire - Vol 14 Prélevement négatif
(Piece 4)

002ER431343 n°49 - 1 (P49) Batiment tertiaire - Vol 14 Prélevement negatif
(Piéce 4)

002ER431343 n°50 - 1 (P50) Batiment tertiaire - Vol 19 Prélevement négatif
(Local 1)

002ER431343 n°51 - 1 (P51) Batiment tertiaire - Vol 19 Prélevement négatif
(Local 1)

S117 -1 (S117) Batiment tertiaire - Vol 14 Absence : pas d'amiante par nature
(Piece 4)

002ER431343 n°52 - 1 (P52)
002ER431343 n°53 - 1 (P53)

002ER431343 n°54 - 1 (P54)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c3)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 7
(W.c4)

Batiment tertiaire - Vol 7
(W.c4)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 8

Batiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)
Batiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)
Batiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)
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Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

Absence : pas d'amiante par nature

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

Amiante

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

002ER431343 n°55 - 1 (P55)
002ER431343 n°56 - 1 (P56)
002ER431343 n°57 - 1 (P57)

002ER431343 n°58 - 1 (P58)

Batiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)
Batiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)
Batiment tertiaire - Vol 26
(Salle d'eau 2)
Batiment tertiaire - Vol 22

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif

Prélevement négatif

(Piéce 10)

002ER431343 n°59 - 1 (P59) Batiment tertiaire - Vol 22 Prélevement négatif
(Piece 10)

002ER431343 n°60 - 1 (P60) Batiment tertiaire - Vol 22 Prélevement négatif
(Piéce 10)

002ER431343 n°61 - 1 (P61) Batiment tertiaire - Vol 23 Prélevement négatif
(Hall 2)

002ER431343 n°62 - 1 (P62) Batiment tertiaire - Vol 23 Prélevement negatif
(Hall 2)

002ER431343 n°63 - 1 (P63) Batiment tertiaire - Vol 25 Prélevement négatif
(Local 2)

002ER431343 n°64 - 1 (P64) Batiment tertiaire - Vol 13 Prélevement negatif
(Hall 1)

002ER431343 n°65 - 1 (P65) Batiment tertiaire - Vol 13 Prélevement négatif
(Hall 1)

002ER431343 n°66 - 1 (P66) Batiment tertiaire - Vol 23 Prélevement negatif
(Hall 2)

002ER431343 n°67 - 1 (P67)
002ER431343 n°68 - 1 (P68)
002ER431343 n°69 - 1 (P69)
002ER431343 n°70 - 1 (P70)
002ER431343 n°71 - 1 (P71)
002ER431343 n°72 - 1 (P72)
002ER431343 n°73 - 1 (P73)
002ER431343 n°74 - 1 (P74)
002ER431343 n°75 - 1 (P75)
002ER431343 n°76 - 1 (P76)

002ER431343 n°77 - 1 (P77)

002ER431343 n°78 - 1 (P78)
002ER431343 n°79 - 1 (P79)
002ER431343 n°80 - 1 (P80)
002ER431343 n°81 - 1 (P81)
002ER431343 n°82 - 1 (P82)

002ER431343 n°83 - 1 (P83)

Batiment tertiaire - Vol 18
(Salle d'attente)

Batiment tertiaire - Vol 18
(Salle d'attente)

Batiment tertiaire - Vol 12
(Rangement 2)

Batiment tertiaire - Vol 12
(Rangement 2)

Batiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Béatiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol 24
(SAS)

Batiment tertiaire - Vol 24
(SAS)

Fagades et toiture - Vol 28
(Fagade 1)

Fagades et toiture - Vol 29
(Fagade 2)

Fagades et toiture - Vol 28
(Fagade 1)

Facades et toiture - Vol 28
(Fagade 1)

Facgades et toiture - Vol 29
(Facade 2)

Fagades et toiture - Vol 29
(Fagade 2)
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Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
11

Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement négatif
Prélevement positif

Prélevement négatif

Amiante

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

002ER431343 n°84 - 1 (P84)

Fagades et toiture - Vol 29

Prélevement négatif

(Fagade 2)

002ER431343 n°85 - 1 (P85) Fagades et toiture - Vol 29 Prélevement négatif
(Fagade 2)

002ER431343 n°86 - 1 (P86) Fagades et toiture - Vol 29 Prélevement négatif
(Facade 2)

002ER431343 n°87 - 1 (P87) Fagades et toiture - Vol 29 Prélevement négatif
(Fagade 2)

002ER431343 n°88 - 1 (P88) Fagades et toiture - Vol 29 Préelevement negatif
(Fagade 2)

002ER431343 n°89 - 1 (P89) Fagades et toiture - Vol 30 Prélevement négatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°90 - 1 (P90) Fagades et toiture - Vol 30 Prélevement négatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°91 - 1 (P91) Fagades et toiture - Vol 30 Prélevement négatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°92 - 1 (P92) Fagades et toiture - Vol 30 Préelevement negatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°93 - 1 (P93) Fagades et toiture - Vol 30 Prélevement négatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°94 - 1 (P94) Fagades et toiture - Vol 30 Prélevement négatif
(Fagade 3)

002ER431343 n°95 - 1 (P95)

Facades et toiture - Vol 30
(Fagade 3)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 92 /142

Prélevement négatif

Amiante
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°1 - 1 (P1) - Batiment tertiaire - Vol 1 002ER431343 n°2 - 1 (P2) - Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1) (Piece 1)

002ER431343 n°3 - 1 (P3) - Batiment tertiaire - Vol 1 002ER431343 n°4 - 1 (P4) - Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1) (Piece 1)

002ER431343 n°5 - 1 (P5) - Batiment tertiaire - Vol 1 002ER431343 n°6 - 1 (P6) - Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1) (Piece 1)
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Référence : 002ER431343

AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

59287 GUESNAIN
Amiante

002ER431343 n°7 - 1 (P7) - Batiment tertiaire - Vol 1

002ER431343 n°9 - 1 (P9) - Batiment tertiaire - Vol 1

(Piéce 1)

(Piéce 1)

002ER431343 n°8 - 1 (P8) - Batiment tertiaire - Vol 1

(Piece 1)

002ER431343 n°10 - 1 (P10) - Batiment tertiaire - Vol 2

(W.c 1)

002ER431343 n°11 - 1 (P11) - Batiment tertiaire - Vol 2

(W.c 1)

002ER431343 n°12 - 1 (P12) - Batiment tertiaire - Vol 2

(W.c 1)

oC
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°13 - 1 (P13) - Batiment tertiaire - Vol 2 002ER431343 n°14 - 1 (P14) - Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1) (W.c 1)

002ER431343 n°15 - 1 (P15) - Batiment tertiaire - Vol 2 S6 -1 (S6) - Batiment tertiaire - Vol 1 (Piece 1)
(W.c 1)

002ER431343 n°16 - 1 (P16) - Batiment tertiaire - Vol 3 002ER431343 n°17 - 1 (P17) - Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c 2) (W.c 2)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 __APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°18 - 1 (P18) - Batiment tertiaire - Vol 3

002ER431343 n°20 - 1 (P20) - Batiment tertiaire - Vol 4

(W.c 2)

m“ﬂ
A VERT A0 40 10

(Dégagement)

002ER431343 n°19 -1 (P19) - Batiment tertiaire - Vol 3

(W.c 2)

002ER431343 n°21 - 1 (P21) - Batiment tertiaire - Vol 4

(Dégagement)

002ER431343 n°22 - 1 (P22) - Batiment tertiaire - Vol 6

(Hall d'entrée)

002ER431343 n°23 - 1 (P23) - Batiment tertiaire - Vol 6

(Hall d'entrée)

oC
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Référence : 002ER431343
AC E NV' RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @ ]
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN y

Amiante

002ER431343 n°24 - 1 (P24) - Batiment tertiaire - Vol 6 002ER431343 n°25 - 1 (P25) - Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée) (Hall d'entrée)

002ER431343 n°26 - 1 (P26) - Batiment tertiaire - Vol 6 002ER431343 n°27 - 1 (P27) - Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée) (Hall d'entrée)

002ER431343 n°28 - 1 (P28) - Batiment tertiaire - Vol 6 002ER431343 n°29 - 1 (P29) - Batiment tertiaire - Vol 5
(Hall d'entrée) (W.c3)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 _apoet GraTur oEpu un posTE Fixe
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0 f900 400 100
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°30 - 1 (P30) - Batiment tertiaire - Vol 5 002ER431343 n°31- 1 (P31) - Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3) (W.c 3)

002ER431343 n°32 - 1 (P32) - Batiment tertiaire - Vol 5 S28 - 1 (S28) - Batiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
(W.c 3)

002ER431343 n°33 - 1 (P33) - Batiment tertiaire - Vol 7 002ER431343 n°34 - 1 (P34) - Batiment tertiaire - Vol 7
(W.c 4) (W.c 4)
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AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

59287 GUESNAIN

002ER431343 n°35 - 1 (P35) - Batiment tertiaire - Vol 6

(Hall d'entrée)

002ER431343 n°36 - 1 (P36) - Batiment tertiaire - Vol 6

(Hall d'entrée)

002ER431343 n°37 - 1 (P37) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Piéce 2)

002ER431343 n°38 - 1 (P38) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Piéce 2)

002ER431343 n°39 - 1 (P39) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Pice 2)

002ER431343 n°40 - 1 (P40) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Piece 2)

oC
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Référence : 002ER431343

AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°41 - 1 (P41) - Batiment tertiaire - Vol 8

002ER431343 n°43 - 1 (P43) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Piéce 2)

(Piéce 2)

002ER431343 n°42 - 1 (P42) - Batiment tertiaire - Vol 8

(Pice 2)

002ER431343 n°44 - 1 (P44) - Batiment tertiaire - Vol 9

(Piéce 3)

002ER431343 n°45 - 1 (P45) - Batiment tertiaire - Vol 9

(Piéce 3)

002ER431343 n°46 - 1 (P46) - Batiment tertiaire - Vol 9

(Piece 3)

oC

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 100/ 142

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 400 100
www.ac-environnement.com



Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante

002ER431343 n°47 - 1 (P47) - Batiment tertiaire - Vol 9 002ER431343 n°48 - 1 (P48) - Batiment tertiaire - Vol
(Pigce 3) 14 (Piece 4)

002ER431343 n°49 - 1 (P49) - Batiment tertiaire - Vol 14 002ER431343 n°50 - 1 (P50) - Batiment tertiaire - Vol
(Piece 4) 19 (Local 1)

002ER431343 n°51 -1 (P51) - Batiment tertiaire - Vol 19 S117 -1 (S117) - Batiment tertiaire - Vol 14 (Piece 4)
(Local 1)
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Référence : 002ER431343

AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante

002ER431343 n°52 - 1 (P52) - Batiment tertiaire - Vol 27 002ER431343 n°53 - 1 (P53) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 3) 27 (Salle d'eau 3)

002ER431343 n°54 - 1 (P54) - Batiment tertiaire - Vol 27 002ER431343 n°55 - 1 (P55) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 3) 27 (Salle d'eau 3)

002ER431343 n°56 - 1 (P56) - Batiment tertiaire - Vol 27 002ER431343 n°57 - 1 (P57) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 3) 26 (Salle d'eau 2)
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AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°58 - 1 (P58) - Batiment tertiaire - Vol 22

002ER431343 n°60 - 1 (P60) - Batiment tertiaire - Vol 22

(Piéce 10)

(Piece 10)

002ER431343 n°59 - 1 (P59) - Batiment tertiaire - Vol

22 (Pigce 10)

002ER431343 n°61 -1 (P61) - Batiment tertiaire - Vol

23 (Hall 2)

002ER431343 n°62 - 1 (P62) - Batiment tertiaire - Vol 23

(Hall 2)

002ER431343 n°63 - 1 (P63) - Batiment tertiaire - Vol
25 (Local 2)

oC
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

/ DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN
Amiante

002ER431343 n°64 - 1 (P64) - Batiment tertiaire - Vol 13 002ER431343 n°65 - 1 (P65) - Batiment tertiaire - Vol

(Hall 1) 13 (Hall 1)

002ER431343 n°66 - 1 (P66) - Batiment tertiaire - Vol 23 002ER431343 n°67 - 1 (P67) - Batiment tertiaire - Vol

(Hall 2) 18 (Salle d'attente)

002ER431343 n°68 - 1 (P68) - Batiment tertiaire - Vol 18 002ER431343 n°69 - 1 (P69) - Batiment tertiaire - Vol

(Salle d'attente) 12 (Rangement 2)

oC
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Référence : 002ER431343

AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°70 - 1 (P70) - Batiment tertiaire - Vol 12 002ER431343 n°71 -1 (P71) - Batiment tertiaire - Vol
(Rangement 2) 17 (Salle d'eau 1)

002ER431343 n°72 - 1 (P72) - Batiment tertiaire - Vol 17 002ER431343 n°73 - 1 (P73) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 1) 17 (Salle d'eau 1)

002ER431343 n°74 - 1 (P74) - Batiment tertiaire - Vol 17 002ER431343 n°75 -1 (P75) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 1) 17 (Salle d'eau 1)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 _apoet Grarur oepus un posTeexe
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Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

002ER431343 n°76 - 1 (P76) - Batiment tertiaire - Vol 17 002ER431343 n°77 - 1 (P77) - Batiment tertiaire - Vol
(Salle d'eau 1) 24 (SAS)

|

11 - 1 - Batiment tertiaire - Vol 24 (SAS) 002ER431343 n°78 - 1 (P78) - Fagades et toiture - Vol
28 (Fagade 1)

002ER431343 n°79 -1 (P79) - Facades et toiture - Vol 002ER431343 n°80 - 1 (P80) - Facades et toiture - Vol
29 (Fagade 2) 28 (Fagade 1)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
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002ER431343 n°81 - 1 (P81) - Facades et toiture - Vol

002ER431343 n°83 - 1 (P83) - Facades et toiture - Vol

002ER431343 n°85 - 1 (P85) - Facades et toiture - Vol

X

Référence : 002ER431343
AC E NV| RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

59287 GUESNAIN

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

28 (Facade 1)

29 (Fagade 2)

29 (Fagade 2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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002ER431343 n°82 - 1 (P82) - Facades et toiture - Vol

29 (Facade 2)

002ER431343 n°84 - 1 (P84) - Facades et toiture - Vol

29 (Fagade 2)

002ER431343 n°86 - 1 (P86) - Facades et toiture - Vol

29 (Fagade 2)
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Référence : 002ER431343
AC E NVI RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

Amiante

S O [ ! - L_

P088::

002ER431343 n°87 - 1 (P87) - Facades et toiture - Vol 002ER431343 n°88 - 1 (P88) - Facades et toiture - Vol
29 (Facade 2) 29 (Facade 2)

002ER431343 n°89 - 1 (P89) - Facades et toiture - Vol 002ER431343 n°90 - 1 (P90) - Facades et toiture - Vol
30 (Fagade 3) 30 (Fagade 3)

002ER431343 n°91 - 1 (P91) - Facades et toiture - Vol 002ER431343 n°92 - 1 (P92) - Facades et toiture - Vol
30 (Fagade 3) 30 (Fagade 3)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002ER431343
AC E NV' RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @ ]
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN J

Amiante

002ER431343 n°93 - 1 (P93) - Facades et toiture - Vol 002ER431343 n°94 - 1 (P94) - Facades et toiture - Vol
30 (Facade 3) 30 (Facade 3)

002ER431343 n°95 - 1 (P95) - Facades et toiture - Vol
30 (Fagade 3)
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action
P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7 Phase 1
P7 Phase 2

P8

P9

P10

P11

P12
P13
P14

P15

P16

P17

X

Categorie

Parois verticales
intérieures et enduits
Parois verticales
intérieures et enduits

Equipements divers et
accessoires

Plafond et faux-plafonds

Revétement de mur

Revétement de mur

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur
Parois verticales
intérieures et enduits

Parois verticales
intérieures et enduits

Parois verticales
intérieures et enduits

Revétement de mur

Revétement de mur

Composant

Murs et cloisons

Murs et cloisons

Lavabo

Faux plafonds

Revétement de mur

Revétement de mur

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur
Cloisons légeres ou
préfabriquées

Cloisons légeres ou
préfabriquées

Murs et cloisons

Revétement de mur

Revétement de mur

Materiau

Matériau platreux
blanc - -

Peinture non
séparable +
matériau platreux
blanc - -

Matériau souple
blanc avec
poussiéres - -
Enduit blanc non
séparable +
matériau fibreux
beige - -

Colle grise +
matériau beige non
séparable - -

Colle grise - Plinthe
ancienne -
Revétement souple
gris - -

Colle polymere
jaune - -

Colle polymere
jaune non séparable
+ ragréage rose - -
Matériau compact
gris en vrac
hétérogene non
séparable +
matériau rose en
vrac - -

Colle grise - -

Colle blanche + joint
cassant gris non
séparable - -

Joint cassant gris - -

Matériau platreux
bleu - -

Matériau compact
gris + matériau

blanc non séparable
Matériau gris en vrac
+ matériau blanc en
vrac non séparable -

Colle blanche - -

Joint cassant gris - -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Localisation

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)
Béatiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)
Batiment tertiaire - Vol 1
(Piéce 1)
Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 1
(Piece 1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)
Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)
Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)
Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 2
(W.c1)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)
Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

www.ac-environnement.com
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Observation



P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Revétement de mur

Conduits, canalisations
et équipements

Plafond et faux-plafonds

Plafond et faux-plafonds

Revétement de sol

Revétement de mur

Parois verticales
intérieures et enduits
Parois verticales
intérieures et enduits
Parois verticales
intérieures et enduits
Parois verticales
intérieures et enduits

Plafond et faux-plafonds

Revétement de mur

Revétement de mur

Equipements divers et
accessoires

Parois verticales
intérieures et enduits

Revétement de mur

Revétement de mur

Conduit fluide non
identifié

Plafonds

Poutres et
charpentes

Revétement de sol
Revétement de mur
Murs et cloisons
Cloisons légeres ou
préfabriquées
Cloisons légeres ou

préfabriquées
Murs et cloisons

Faux plafonds

Revétement de mur

Revétement de mur

Lavabo

Gaines et coffre
verticaux

Revétement de mur

Colle grise + couche
blanche en faible
quantité non
séparable - -
Fibrociment gris
avec fibres visibles -
Peinture non
séparable +
matériau platreux
blanc - -

Peinture non
séparable +
matériau platreux
blanc - -

Colle grise en vrac -
Colle grise - Plinthe
ancienne -
Matériau platreux
blanc - -

Matériau platreux
blanc - -

Matériau beige avec
couche cartonnée - -
Peinture non
séparable +
matériau compact
gris + matériau
platreux blanc non
séparable - -
Enduit blanc non
séparable +
matériau fibreux
jaune avec
poussiéres - -
Peinture non
séparable + colle
grise non séparable
+ couche platreuse
beige non séparable
+ matériau blanc
non séparable +
joint cassant blanc -

Joint cassant blanc -
Peinture non
séparable +
matériau souple
blanc - -

Peinture non
séparable +
matériau platreux
blanc avec couche
cartonnée - -
Colle grise
hétérogene - -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 111/ 142

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 3
(W.c2)

Batiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)

Batiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)
Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)
Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)
Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)
Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)
Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

Béatiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)
Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

Batiment tertiaire - Vol 5
(W.c3)

Batiment tertiaire - Vol 7
(W.c4)
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

P34 Revétement de mur Revétement de mur Peinture non Batiment tertiaire - Vol 7
séparable + (W.c4)
matériau compact
blanc - -

P35 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise + Batiment tertiaire - Vol 6
matériau blanc en (Hall d'entrée)
vrac non séparable -

P36 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise Batiment tertiaire - Vol 6
hétérogéne + (Hall d'entrée)
matériau blanc en
faible quantité non
séparable - -

P37 Phase 1  Revétement de sol Revétement de sol Colle polymére Batiment tertiaire - Vol 8
jaune non séparable (Piece 2)
+ matériau blanc +
ragréage rose non
séparable - -

P37 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple Batiment tertiaire - Vol 8
beige - - (Piéce 2)

P38 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymere Batiment tertiaire - Vol 8
jaune non séparable (Piéce 2)
+ ragréage marron -

P38 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple Batiment tertiaire - Vol 8
beige - - (Piece 2)

P39 Revétement de mur Revétement de mur Matériau compact Batiment tertiaire - Vol 8
gris + peinture non (Piece 2)
séparable - -

P40 Revétement de mur Revétement de mur Colle polymere Batiment tertiaire - Vol 8
jaune non séparable (Piece 2)
+ peinture - -

P41 Parois verticales Murs et cloisons Peinture non Batiment tertiaire - Vol 8

intérieures et enduits séparable + (Piéce 2)

matériau platreux
blanc - -

P42 Parois verticales Murs et cloisons Matériau compact Batiment tertiaire - Vol 8

intérieures et enduits gris hétérogéne + (Piece 2)

peinture non
séparable - -

P43 Plafond et faux-plafonds Plafonds Peinture non Batiment tertiaire - Vol 8
séparable + (Piece 2)
matériau platreux
blanc - -

P44 Phase 1  Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple Béatiment tertiaire - Vol 9
gris - - (Piece 3)

P44 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymere Batiment tertiaire - Vol 9
jaune en faible (Piece 3)
quantité - -

P45 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymere Batiment tertiaire - Vol 9
jaune non séparable (Piece 3)
+ ragréage rose - -

P46 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise en vrac Batiment tertiaire - Vol 9

non séparable +
couche platreuse
blanche - -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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P47 Revétement de mur Revétement de mur Matériau compact Béatiment tertiaire - Vol 9
gris non séparable + (Piece 3)
colle polymere jaune
P48 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Enduit blanc non Batiment tertiaire - Vol
séparable + 14
matériau fibreux (Piece 4)
beige - -
P49 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise + Batiment tertiaire - Vol
peinture en faible 14
quantité non (Piéce 4)
séparable - -
P50 Phase 1  Revétement de sol Revétement de sol Colle polymere Batiment tertiaire - Vol
jaune non séparable 19
+ ragréage rose - - (Local 1)
P50 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple Batiment tertiaire - Vol
gris - - 19
(Local 1)
P51 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise + couche Batiment tertiaire - Vol
blanche non 19
séparable - - (Local 1)
P52 Phase 1  Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple Batiment tertiaire - Vol
beige avec couche 27
en mousse - - (Salle d'eau 3)
P52 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymére Batiment tertiaire - Vol
jaune non séparable 27
+ ragréage rose - - (Salle d'eau 3)
P53 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymere Batiment tertiaire - Vol
jaune avec couche 27
en mousse non (Salle d'eau 3)
séparable +
ragréage gris +
matériau rose non
séparable +
matériau gris
hétérogéne non
séparable - -
P54 Phase 2 Revétement de mur Revétement de mur Colle rose Batiment tertiaire - Vol
hétérogéne + 27
couche jaune non (Salle d'eau 3)
séparable - -
P54 Phase 3 Revétement de mur Revétement de mur Joint cassant vert - - Batiment tertiaire - Vol
27
(Salle d'eau 3)
P55 Revétement de mur Revétement de mur Matériau beige en Batiment tertiaire - Vol
vrac non séparable + 27
matériau vert en vrac (Salle d'eau 3)
P36 Equipements divers et Lavabo Matériau souple Batiment tertiaire - Vol

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

accessoires

beige avec
poussiéres - -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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P57

P58

P59

P60

P61

P62 Phase 2

P62 Phase 3

P63

P64

P65
P66

P67

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Equipements divers et

accessoires

Equipements divers et

accessoires

Revétement de mur

Revétement de mur

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur

Plafond et faux-plafonds

Parois verticales
intérieures et enduits

Parois verticales
intérieures et enduits

Revétement de sol

Plafond et faux-plafonds

Lavabo

Evier

Revétement de mur

Revétement de mur

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur

Plafonds

Poteaux
(périphériques et
intérieurs)

Cloisons légeres ou
préfabriquées

Revétement de sol

Faux plafonds

Peinture non
séparable +
matériau souple
beige avec
poussiéres +
matériau beige en

vrac non séparable -

Matériau bitumineux
noir avec couche en

toile - -
Colle beige +

peintures multiples

non séparable +
couche platreuse
beige hétérogéne
non séparable +
matériau beige en

vrac non séparable -

Peinture non
séparable +
matériau vert - -

Peintures multiples

non séparable +
colle grise
hétérogene non
séparable +
ragréage gris - -
Colle beige +
couche platreuse

blanche avec couche

cartonnée non
séparable - -

Joint cassant gris - -

Peintures multiples

en vrac non
séparable +
matériau platreux
blanc en vrac +

matériau gris en vrac

hétérogéne non
séparable - -

Peintures multiples

non séparable +
matériau platreux

rose hétérogene - -

Matériau compact
gris - -

Matériau souple gris
avec poussieres - -

Enduit blanc non
séparable +
matériau fibreux
beige - -
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Batiment tertiaire - Vol
26
(Salle d'eau 2)

Batiment tertiaire - Vol
22

(Piece 10)

Batiment tertiaire - Vol
22

(Piece 10)

Batiment tertiaire - Vol
22

(Piece 10)

Batiment tertiaire - Vol
23

(Hall 2)

Batiment tertiaire - Vol
23
(Hall 2)

Batiment tertiaire - Vol
23

(Hall 2)

Batiment tertiaire - Vol
25

(Local 2)

Batiment tertiaire - Vol
13
(Hall 1)

Batiment tertiaire - Vol
13

(Hall 1)

Batiment tertiaire - Vol
23

(Hall 2)

Batiment tertiaire - Vol
18

(Salle d'attente)
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P68

P69 Phase 1

P69 Phase 2

P70
P71

P72
P73 Phase 1

P73 Phase 2

P74

P75
P76 Phase 1
P76 Phase 2
P77

P78

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Plafond et faux-plafonds

Revétement de sol

Revétement de sol

Parois verticales
intérieures et enduits

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur

Equipements divers et
accessoires

Equipements divers et
accessoires

Parois verticales
intérieures et enduits

Fagades

Plafonds

Revétement de sol

Revétement de sol

Cloisons légeres ou
préfabriquées

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de sol

Revétement de mur

Revétement de mur

Lavabo

Lavabo

Menuiseries

Murs

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

Matériau fibreux
jaune - -

Revétement souple
gris + colle polymére
jaune non séparable
Revétement souple
beige avec couche
en mousse - -
Peintures multiples
avec couche
cartonnée non
séparable +
matériau platreux
blanc - -

Colle polymeére
jaune non séparable
+ ragréage rose +
matériau gris
hétérogene non
séparable - -
Revétement souple
beige + colle
polymeére jaune non
séparable - -

Colle polymeére
jaune avec couche
en mousse et
poussiéres - -
Revétement souple
beige + colle
polymeére jaune non
séparable + peinture
en faible quantité
non séparable - -
Colle beige +
couche platreuse
beige non séparable
Peinture non
séparable +
matériau gris - -
Matériau souple
incolore avec
poussiéres - -
Matériau gris - -

Matériau souple noir

Matériau gris - -
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Batiment tertiaire - Vol
18

(Salle d'attente)
Batiment tertiaire - Vol
12

(Rangement 2)

Batiment tertiaire - Vol
12

(Rangement 2)
Batiment tertiaire - Vol
12

(Rangement 2)

Batiment tertiaire - Vol
17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol
17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol
17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol
17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol
17
(Salle d'eau 1)

Batiment tertiaire - Vol
17

(Salle d'eau 1)
Batiment tertiaire - Vol
17

(Salle d'eau 1)
Batiment tertiaire - Vol
17

(Salle d'eau 1)
Batiment tertiaire - Vol
24

(SAS)

Facades et toiture - Vol
28

(Fagade 1)
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P79

P80

P81

P82

P83

P84

P85

P86

P87

P88

P89

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Facades

Facgades

Facades

Facades

Facades

Facgades

Facades

Facgades

Facades

Facades

Facgades

Menuiseries

Appui de fenétre

Linteau

Appui de fenétre

Linteau

Menuiseries

Menuiseries

Appui de fenétre

Linteau

Menuiseries

Appui de fenétre

Peintures multiples
non séparable +
matériau souple
blanc - -

Matériau compact
gris hétérogene +
peintures multiples
en vrac non
séparable - -
Matériau gris en vrac
hétérogene +
peintures multiples
en vrac non
séparable +
matériau blanc en
vrac non séparable -
Fibrociment gris
avec fibres visibles -
Peintures multiples
en vrac non
séparable +
matériau gris en vrac
hétérogéne - -
Peinture non
séparable +
matériau compact
beige - -

Peinture non
séparable +
matériau souple
blanc avec
poussieres - -
Peintures multiples
non séparable +
matériau gris non
séparable +
matériau compact
gris hétérogeéne - -
Peintures multiples
non séparable +
matériau beige +
matériau blanc non
séparable +
matériau gris
hétérogene non
séparable - -
Peintures multiples
non séparable +
matériau gris - -
Matériau compact
gris hétérogene +
peintures multiples
non séparable - -
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Fagades et toiture - Vol
29
(Fagade 2)

Facades et toiture - Vol
28
(Fagade 1)

Fagades et toiture - Vol
28
(Fagade 1)

Facades et toiture - Vol
29

(Facade 2)

Fagades et toiture - Vol
29

(Fagade 2)

Facades et toiture - Vol
29
(Fagade 2)

Fagades et toiture - Vol
29
(Fagade 2)

Facades et toiture - Vol
29
(Fagade 2)

Fagades et toiture - Vol
29
(Fagade 2)

Fagades et toiture - Vol
29

(Fagade 2)

Fagades et toiture - Vol
30

(Facade 3)
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P90

P91

P92 Phase 1

P92 Phase 2

P93

P94

P95

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Facades

Facades

Fagades

Facades

Facades

Facades

Fagades

Linteau

Menuiseries

Murs

Murs

Murs

Menuiseries

Menuiseries

Référence : 002ER431343
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT @

Peintures multiples
non séparable +
matériau beige non
séparable +
matériau compact
gris hétérogéne - -
Peintures multiples
en vrac non
séparable +
matériau compact
beige - -

Matériau compact
gris hétérogene - -

Peintures multiples
non séparable +
matériau blanc avec
poussiéres - -
Peintures multiples
non séparable +
matériau beige non
séparable +
matériau blanc non
séparable +
matériau compact
gris hétérogéne - -
Peinture non
séparable +
matériau compact
gris - -

Matériau souple
incolore avec
poussiéres - -
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Amiante

Fagades et toiture - Vol
30
(Fagade 3)

Facgades et toiture - Vol
30
(Fagade 3)

Fagades et toiture - Vol
30

(Facade 3)

Facades et toiture - Vol
30

(Fagade 3)

Fagades et toiture - Vol
30
(Fagade 3)

Fagades et toiture - Vol
30
(Fagade 3)

Fagades et toiture - Vol

30
(Facade 3)
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d’Azur - CS 30012 - Lo il i
Accréditation n° 1-1029 o, t'ﬂ'ruf
13590 MEYREUIL ™

Tel : 04.42.12.11.20

www.itga.fr . i
Portée disponible

sur www.cofrac.fr

ESSAIS

adFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : K

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT Réf. Commande I TGA : 1T1123-6101
64 RUE CLEMENT ADER CS 70064
42153 RIORGES Réf. Commande Client : 002ER431343
Prélevement(s) : Recu au laboratoire le : 12/04/2023
Préparation(s) : Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7390
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343001 / Parois verticales Description ITGA : Matériau platreux blanc
intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Enduits platre / Vol 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gesd)
¥ Matériau platreux blanc META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7391

771 BOULEVARD AMBROI SE CROI ZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343002 / Parois verticales Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc
intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Enduits platre / Vol 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (PICe ) il
¥ Peinture non séparable + META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Matériau platreux blanc Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK

Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343003 / Equipements divers
et accessoires / Lavabo / Joint
d'étanchéité / Vol 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Crs2d)

¥ Matériau souple blanc avec
poussiéres

Réf échantillon client :

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7392

Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussiéres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343004 / Plafond et
faux-plafonds / Faux plafonds /
Panneaux et plaques / Vol 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Pigced)

¥ Enduit blanc non séparable +
Matériau fibreux beige

Réf échantillon client :

MOLP + META (A) le
17/04/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7393

Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : MSM
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343005 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (plinthe) / Vol 1

(Piece 1)

¥ Colle grise + Matériau beige
non séparable

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7394

Description ITGA : Colle grise / Matériau beige

Amiante non détecté (1) / -

Analyste : TIC

Nombre de supports (3)
d'analyse : 4
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7395
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343006 / Revétement de mur Description ITGA : Colle grise
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (plinthe) / Vol 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cesed)
¥ Colle grise META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY

Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD

59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

sous-couche / Vol 1
(Piece 1)

¥ Colle polymere jaune

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -

002ER431343007 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Lés plastiques avec

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7396

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle

polymeére jaune

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

Réf dossier client : SSM DU NORD
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Pigce) .
¥ Colle polymeére jaune non

séparable + Ragréage rose

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -

002ER431343008 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Ragréage / Vol 1

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7397

Description ITGA : Colle polymére jaune / Ragréage rose

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD

59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

(base ciment) / Vol 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Cre2d)

¥ Matériau compact gris en vrac
hétérogene non séparable +

Matériau rose en vrac

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -

002ER431343009 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Chape maigre

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7398

Description ITGA : Matériau compact gris en vrac

hétérogéne / Matériau rose en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(2)

Réf dossier client : SSM DU NORD

59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

/ Vol 2

¥ Colle grise

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -

002ER431343010 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Colles de carrelage

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7399

Description ITGA : Colle grise

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7400
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343011 / Revétement de mur Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint
| Revétement de mur / Colle de

cassant gris
carrelage (faience) / Vol 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©Wey
Carrelage - Non analysé
¥ Colle blanche + Joint cassant META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
gris non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2
= dlesstar @iz © SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7401

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343012 / Revétement de mur Description ITGA : Joint cassant gris
/ Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wed)
¥ Joint cassant gris META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7402

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343013 / Parois verticales Description ITGA : Matériau platreux bleu
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Enduits platre / Vol 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ed)
¥ Matériau platreux bleu META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7403

771 BOULEVARD AMBROI SE CROI ZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343014 / Parois verticales Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau blanc
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Enduits ciment / Vol 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N ) il
¥ Matériau compact gris + META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Matériau blanc non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY

Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7404
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343015 / Parois verticales Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau blanc
intérieures et enduits / Murs et cloisons en vrac
/ Enduits ciment / Vol 2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©Wey
¥ Matériau gris en vrac + META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Matériau blanc en vrac non Nombre de préparations : 2 Analyste : TIC
séparable Nombre de supports (2)
d'analyse : 4
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7405
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343016 / Revétement de mur Description ITGA : Carrelage / Colle blanche
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience) / Vol 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, We2)
Carrelage Non analysé
¥ Colle blanche META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7406
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343017 / Revétement de mur Description ITGA : Joint cassant gris
/ Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©ez
¥ Joint cassant gris META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7407
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343018 / Revétement de mur Description ITGA : Colle grise / Couche blanche en faible
| Revétement de mur / Colle de quantité
carrelage (plinthe) / Vol 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, We2)
¥ Colle grise + Couche blanche META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
en faible quantité non Nombre de préparations : 1 Analyste : AVY
séparable Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343019 / Conduits,
canalisations et équipements / Conduit
fluide non identifié / Conduit en
fibres-ciment / Vol 3

Réf échantillon client :

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7408

Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343020 / Plafond et
faux-plafonds / Plafonds / Enduits platre
/ Vol 4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Dégagement)

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, we2)
* Fibrociment gris avec fibres MOLP le 17/04/2023 Présence de fibres d'amiante /
visibles Nombre de préparations : 2 Chrysotile - Crocidolite Analyste : GWS
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7409

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343021 / Plafond et
faux-plafonds / Poutres et charpentes /
Enduits platre / Vol 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Dégagement)

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7410

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343022 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Colles de carrelage
/ Vol 6

(Hall d'entrée)

Réf échantillon client :

¥ Colle grise en vrac META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7411

Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY
()

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343023 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (plinthe) / Vol 6

(Hall d'entrée)

¥ Colle grise

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7412

Description ITGA : Colle grise

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343024 / Parois verticales
intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Enduits platre / Vol 6

(Hall d'entrée)

¥ Matériau platreux blanc

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7413

Description ITGA : Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343025 / Parois verticales
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Enduits platre / Vol 6
(Hall d'entrée)

¥ Matériau platreux blanc

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7414

Description ITGA : Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : AVY

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROI ZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343026 / Parois verticales
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Panneaux de
cloisons / Vol 6

(Hall d'entrée)

¥ Matériau beige avec couche
cartonnée

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

Polystyréne

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7415

Description ITGA : Matériau beige avec couche cartonnée

/ Polystyrene

Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343027 / Parois verticales
intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Joint de scellement / Vol 6

(Hall d'entrée)

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact gris +
Matériau platreux blanc non
separable

Réf échantillon client :

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7416

Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris /

Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
002ER431343028 / Plafond et
faux-plafonds / Faux plafonds /
Panneaux et plaques / Vol 6
(Hall d'entrée)

¥ Enduit blanc non séparable +
Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Réf échantillon client :

MOLP + META (A) le
17/04/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7417

Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune

avec poussieres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343029 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience) / Vol 5

Réf échantillon client :

¥ Peinture non séparable +
Colle grise non séparable +
Couche platreuse beige non
séparable + Matériau blanc
non séparable + Joint cassant

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Carrelage

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7418

Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise /

Couche platreuse beige / Matériau
blanc / Joint cassant blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste(s) : AVY / KSK

Non analysé

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343030 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 5

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

¥ Joint cassant blanc META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7419

Description ITGA : Carrelage / Joint cassant blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343031 / Equipements divers
et accessoires / Lavabo / Joint
d'étanchéité / Vol 5

Réf échantillon client :

¥ Peinture non séparable +
Matériau souple blanc

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7420

Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343032 / Parois verticales
intérieures et enduits / Gaines et coffre
verticaux / Panneaux / Vol 5

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc avec
couche cartonnée

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7421

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343033 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience) / Vol 7

Réf échantillon client :

¥ Colle grise hétérogene META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7422

Description ITGA : Colle grise hétérogéne

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343034 / Revétement de mur
/ Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 7

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact blanc

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'eLaIyse 12

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7423

Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343035 / Revétement de mur
/ Revétement de mur / Colle de
carrelage (plinthe) / Vol 6

(Hall d'entrée)

¥ Colle grise + Matériau blanc
en vrac non séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7424

Description ITGA : Colle grise / Matériau blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

/ Vol 6
(Hall d'entrée)

¥ Colle grise hétérogene +
Matériau blanc en faible
quantité non séparable

002ER431343036 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Colles de carrelage

Réf échantillon ITGA :
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Description ITGA :

1T112304-7425

Colle grise hétérogéne / Matériau
blanc en faible quantité

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD

59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

sous-couche / Vol 8
(Piece 2)

¥ Colle polymére jaune non
séparable + Matériau blanc +
Ragréage rose non séparable

002ER431343037 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Lés plastiques avec

Réf échantillon ITGA :
771 BOULEVARD AMBROI SE CROI ZAT -

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

1T112304-7426

Revétement souple beige / Colle
polymeére jaune / Matériau blanc /
Ragréage rose

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD

59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

(Piece 2)

¥ Colle polymere jaune non
séparable + Ragréage marron

002ER431343038 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Ragréage / Vol 8

Réf échantillon ITGA :
771 BOULEVARD AMBROI SE CROI ZAT -

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

1T112304-7427

Revétement souple beige / Colle
polymeére jaune / Ragréage marron

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client :

plinthe / Vol 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Riece2)

¥ Matériau compact gris +
Peinture non séparable

002ER431343039 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Revétement de

Réf échantillon ITGA :
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Description ITGA :

1T112304-7428

Matériau compact gris / Peinture

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343040 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
revétement de plinthe / Vol 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Crs22)

¥ Colle polymére jaune non
séparable + Peinture

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7429

Description ITGA : Colle polymére jaune / Peinture

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343041 / Parois verticales

intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Enduits platre / Vol 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Piece2) .

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7430

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343042 / Parois verticales
intérieures et enduits / Murs et cloisons
/ Enduits ciment / Vol 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cre22)
¥ Matériau compact gris

hétérogene + Peinture non

séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7431

Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne /

Peinture

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343043 / Plafond et
faux-plafonds / Plafonds / Enduits platre
/ Vol 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cre22)

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7432

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7433

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343044 / Revétement de sol / Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
Revétement de sol / Dalles plastiques / polymére jaune en faible quantité
Vol 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cee2ey)
* Revétement souple gris META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
o ooooooodanalyse:2 |
¥ Colle polymére jaune en faible META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
quantité Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7434

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343045 / Revétement de sol / Description ITGA : Colle polymére jaune / Ragréage rose
Revétement de sol / Ragréage / Vol 9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cee2®) . ____________________________
¥ Colle polymeére jaune non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7435

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343046 / Revétement de mur Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac /
/ Revétement de mur / Colle de

Couche platreuse blanche
carrelage (faience) / Vol 9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gee2sy)
Carrelage - Non analysé
¥ Colle grise en vrac non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Couche platreuse Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
blanche Nombre de supports 2)
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7436

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343047 / Revétement de mur Description ITGA : Matériau compact gris / Colle
| Revétement de mur / Colle de plinthe / polymére jaune
Vol 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cee2®) . ___________________________
¥ Matériau compact gris non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Colle polymére Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
jaune Nombre de supports 3)

d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16 PAGE 129 / 142 Page 12/13



RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7437
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343048 / Plafond et Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
faux-plafonds / Faux plafonds /
Panneaux et plaques / Vol 14

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Geedy
¥ Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux beige 17/04/2023 Analyste : TJC
Nombre de préparations : 3 (3)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7438

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343049 / Revétement de mur Description ITGA : Colle grise / Peinture en faible
| Revétement de mur / Colle de quantité
carrelage (faience) / Vol 14

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —
¥ Colle grise + Peinture en META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
faible quantité non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports 3)
d'analyse : 2

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7439
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343050 / Revétement de sol / Description ITGA : Revétement souple gris / Colle

Revétement de sol / Lés plastiques avec

polymeére jaune / Ragréage rose
sous-couche / Vol 19

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Local )
¥ Revétement souple gris META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports
L oooooodamalyse:2 | .
¥ Colle polymére jaune non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports 3)
d'analyse : 2

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'’échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d’essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Myléne MATTEI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Portée disponible
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ESSAIS

adFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : K

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT Réf. Commande I TGA : 1T1123-6102
64 RUE CLEMENT ADER CS 70064
42153 RIORGES Réf. Commande Client : 002ER431343
Prélevement(s) : Recu au laboratoire le : 12/04/2023
Préparation(s) : Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7440

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343051 / Revétement de mur Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle
| Revétement de mur / Colle de grise/ Couche blanche
carrelage (plinthe) / Vol 19
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Coezti)
Peintures multiples + Non analysé
,,,,,, Carrelage ol
¥ Colle grise + Couche blanche META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7441

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343052 / Revétement de sol / Description ITGA : Revétement souple beige avec couche
Revétement de sol / Dalles plastiques / en mousse /. Colle polymére jaune /
z/;;llz:d'eau 3) Ragréage rose
' Revétement souple beige META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
avec couche en mousse Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
) damalyse:2 |
¥ Colle polymeére jaune non META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7442

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343053 / Revétement de sol / Description ITGA : Colle polymere jaune avec couche en
Revétement de sol / Ragréage / Vol 27 mousse / Ragréage gris / Matériau
(Salle d'eau 3) Ay . 22 5
rose / Matériau gris hétérogéne
¥ Colle polymere jaune avec META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
couche en mousse non Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
séparable + Ragréage gris + Nombre de supports ©)
Matériau rose non séparable d'analyse : 2
+ Matériau gris hétérogéne
non séparable
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7443

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343054 / Revétement de mur Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle
f [RevEiEmeit 6 iy 7 Callls 2 rose hétérogéne / Couche jaune /
carrelage (faience) / Vol 27 .
Joint cassant vert

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eleders)
Peintures multiples + Non analysé
,,,,,, Carrelage .
¥ Colle rose hétérogene + META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Couche jaune non séparable Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
o oooooodanalyse:2 |
¥ Joint cassant vert META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7444
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343055 / Revétement de mur Description ITGA : Matériau beige en vrac / Matériau vert
/ Revétement de mur / Joint de en vrac
carrelage (faience) / Vol 27
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eledews)
¥ Matériau beige en vrac non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau vert en Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
vrac Nombre de supports 2)

d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343056 / Equipements divers
et accessoires / Lavabo / Joint
d'étanchéité / Vol 27

(Salle d'eau 3)

¥ Matériau souple beige avec
poussiéres

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7445

Description ITGA : Matériau souple beige avec poussiéres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343057 / Equipements divers
et accessoires / Lavabo / Joint
d'étanchéité / Vol 26

(Salle d'eau 2)

¥ Peinture non séparable +
Matériau souple beige avec
poussiéres + Matériau beige
en vrac non séparable

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7446

Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige avec

poussieres / Matériau beige en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(2)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343058 / Equipements divers
et accessoires / Evier / Tampon
bitumineux / Vol 22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Pigce 10)

¥ Matériau bitumineux noir avec
couche en toile

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'aLaIyse 12

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7447

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche

en toile

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK

Réf dossier client : SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343059 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience) / Vol 22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Pre2dy)
¥ Colle beige + Peintures

multiples non séparable +

Couche platreuse beige

hétérogéne non séparable +

Matériau beige en vrac non

séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7448

Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples /

Couche platreuse beige hétérogene /
Matériau beige en vrac
Amiante non détecté (1) / -

Analyste : TIC
(2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7449

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343060 / Revétement de mur
/ Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Crs2dy)

¥ Peinture non séparable +
Matériau vert

Réf dossier client :

Réf échantillon client : Description ITGA : Peinture / Matériau vert

META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Analyste : TIC
(3)

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7450

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343061 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Colles de carrelage
/ Vol 23
(Hall 2)

¥ Peintures multiples non
séparable + Colle grise
hétérogene non séparable +
Ragréage gris

Réf échantillon client : Description ITGA :

Peintures multiples / Colle grise
hétérogene / Ragréage gris

META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Analyste : TIC
(3)

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7451

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343062 / Revétement de mur Description ITGA :
/ Revétement de mur / Colle de plinthe /
Vol 23

(Hall 2)

Réf échantillon client : Peinture / Carrelage / Colle beige /

Couche platreuse blanche avec couche
cartonnée / Joint cassant gris

¥ Colle beige + Couche
platreuse blanche avec
couche cartonnée non

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Analyste : TIC
(3)

¥ Joint cassant gris

Analyste : TIC

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7452

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343063 / Plafond et
faux-plafonds / Plafonds / Enduits platre

Réf dossier client :

Réf échantillon client : Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

/ Vol 25

platreux blanc en vrac / Matériau gris

(Local 2)

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau
platreux blanc en vrac +
Matériau gris en vrac
hétérogeéne non séparable

en vrac hétérogene

META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Analyste : TIC
()

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343064 / Parois verticales
intérieures et enduits / Poteaux
(périphériques et intérieurs) / Enduits
platre / Vol 13

(Hall 1)

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
rose hétérogéne

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7453

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau

platreux rose hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TJC
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343065 / Parois verticales
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Joint de scellement /
Vol 13

(Hall 1)

¥ Matériau compact gris

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7454

Description ITGA : Matériau compact gris

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343066 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Joint de dilatation /
Vol 23

(Hall 2)

¥ Matériau souple gris avec
poussiéres

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7455

Description ITGA : Matériau souple gris avec poussiéres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343067 / Plafond et
faux-plafonds / Faux plafonds /
Panneaux et plaques / Vol 18
(Salle d'attente)

¥ Enduit blanc non séparable +
Matériau fibreux beige

Réf échantillon client :

MOLP + META (A) le
17/04/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7456

Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TJC
(3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7457

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343068 / Plafond et Description ITGA : Matériau fibreux jaune
faux-plafonds / Plafonds / Isolant / Vol
18
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Salledattente) .
¥ Matériau fibreux jaune MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
17/04/2023 Analyste : MSM
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7458

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343069 / Revétement de sol / Description ITGA : Revétement souple gris / Colle

Revétement de sol / Lés plastiques avec polymére jaune | Revétement souple
sous-couche / Vol 12

(Rangement 2) beige avec couche en mousse

¥ Revétement souple gris + META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -

Colle polymere jaune non Nombre de préparations : 1 Analyste : TJC

séparable Nombre de supports 3)

L ooooodamalyse:2 | .

' Revétement souple beige META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -

avec couche en mousse Nombre de préparations : 1 Analyste : TIJC

Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7459

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343070 / Parois verticales Description ITGA : Peintures multiples avec couche
intérieures et enduits / Cloisons légéres
ou préfabriquées / Panneaux de
cloisons / Vol 12
(Rangement 2)

cartonnée / Matériau platreux blanc

¥ Peintures multiples avec META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
couche cartonnée non Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
séparable + Matériau platreux Nombre de supports (3)
blanc d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7460

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343071 / Revétement de sol / Description ITGA : Colle polymeére jaune / Ragréage rose /
Revétement de sol / Ragréage / Vol 17 Matériau gris hétérogéne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EMECEETRDL e
¥ Colle polymére jaune non META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage rose + Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Matériau gris hétérogéne non Nombre de supports (3)

d'analyse : 2

séparable

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante

Elements analytiques

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343072 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Lés plastiques avec
sous-couche / Vol 17

(Salle d'eau 1)

' Revétement souple beige +
Colle polymere jaune non
séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

Peintures multiples

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7461

Description ITGA :

Revétement souple beige / Colle

polymere jaune / Peintures multiples

Non analysé

Analyste :
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343073 / Revétement de sol /
Revétement de sol / Lés plastiques avec
sous-couche / Vol 17

(Salle d'eau 1)

Réf échantillon client :

¥ Colle polymére jaune avec
couche en mousse et
poussiéres

META (B) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

¥ Revétement souple beige +
Colle polymére jaune non
séparable + Peinture en faible
quantité non séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7462

Description ITGA :

Colle polymeére jaune avec couche en

mousse et poussieres / Revétement
souple beige / Colle polymeére jaune /
Peinture en faible quantité

Amiante non détecté (1) / -

Analyste : KSK
(3)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

002ER431343074 / Revétement de mur
| Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience) / Vol 17

(Salle d'eau 1)

¥ Colle beige + Couche
platreuse beige non
séparable

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7463

Description ITGA :

Amiante non détecté (1) / -

Colle beige / Couche platreuse beige

Analyste : TIC
(3)

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343075 / Revétement de mur
/ Revétement de mur / Joint de
carrelage (faience) / Vol 17

(Salle d'eau 1)

¥ Peinture non séparable +
Matériau gris

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7464

Description ITGA :

Amiante non détecté (1) / -

Peinture / Matériau gris

Analyste : TIC
(3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7465
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343076 / Equipements divers Description ITGA : Matériau souple incolore avec
et accessoires / Lavabo / Joint
d'étanchéité / Vol 17
(Salle d'eau 1)

¥ Matériau souple incolore avec META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports

poussieres / Matériau gris

¥ Matériau gris META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -

Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK

Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7466
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343077 / Parois verticales Description ITGA : Matériau souple noir
intérieures et enduits / Menuiseries /
Mastic vitrier / Vol 24

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
¥ Matériau souple noir META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7467

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343078 / Facades / Murs / Description ITGA : Matériau gris

Joint de scellement / Vol 28

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eesed)
¥ Matériau gris META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7468

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343079 / Fagades / Description ITGA : Peintures multiples / Matériau souple
Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29 blanc
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (o)
¥ Peintures multiples non META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau souple Nombre de préparations : 1 Analyste : TJIC
blanc Nombre de supports 3)

d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
002ER431343080 / Facades / Appui de
fenétre / Ciment / Vol 28
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Fagade 1)
¥ Matériau compact gris

hétérogene + Peintures

multiples en vrac non

séparable

Réf échantillon client :

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7469

Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne /

Peintures multiples en vrac
Amiante non détecté (1) / -

Analyste : TIC
(2)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343081 / Facades / Linteau /
Ciment / Vol 28

(Facade 1)

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

¥ Matériau gris en vrac
hétérogene + Peintures
multiples en vrac non
séparable + Matériau blanc en
vrac non séparable

META (A) le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7470

Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogéne /

Peintures multiples en vrac / Matériau
blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TIC
(2)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343082 / Facades / Appui de
fenétre / Eléments en fibres-ciment / Vol
29

(Facade 2)

¥ Fibrociment gris avec fibres
visibles

Réf dossier client :

Réf échantillon client :

MOLP le 17/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 1

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7471

Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles

Présence de fibres d'amiante /

Chrysotile Analyste : GWS

Réf dossier client : SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf échantillon client : 002ER431343083 / Facades / Linteau /
Ciment / Vol 29

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Fagade2)
¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau gris

en vrac hétérogene

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7472

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

gris en vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(2)

SSM DU NORD

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343084 / Facades /
Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29

(Facade 2)

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact beige

META (A) le 14/04/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T112304-7473

Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : KSK
(3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Réf dossier client : Réf échantillon ITGA : 1T112304-7474

SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
002ER431343085 / Fagades /
Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Fagade2)
¥ Peinture non séparable +
Matériau souple blanc avec
poussiéres

Réf échantillon client : Description ITGA :

Peinture / Matériau souple blanc avec
poussieres

META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1

Analyste : TIC
Nombre de supports (3)
d'eLaIyse 12

SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7475

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN
SSM DU NORD

Réf dossier client :

Réf échantillon client : 002ER431343086 / Fagades / Appui de Description ITGA :

fenétre / Ciment / Vol 29
(Facade 2)

Peintures multiples / Matériau gris /
Matériau compact gris hétérogene

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau gris non
séparable + Matériau

META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

Analyste : KSK
(3)

compact gris hétérogéne d'analyse : 2

Réf dossier client : Réf échantillon ITGA : 1T112304-7476

SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343087 / Facades / Linteau /
Ciment / Vol 29

(Facade 2)

Réf échantillon client : Description ITGA :

Peintures multiples / Matériau beige /
Matériau blanc / Matériau gris
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hétérogene

META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau beige +
Matériau blanc non séparable
+ Matériau gris hétérogéne
non séparable

Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7477

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD

002ER431343088 / Facades /
Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (mrzés)

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau gris

Réf dossier client :

Réf échantillon client : Description ITGA :

Peintures multiples / Matériau gris

META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

Réf dossier client : Réf échantillon ITGA : 1T112304-7478

SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
002ER431343089 / Facades / Appui de
fenétre / Ciment / Vol 30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Feees)
¥ Matériau compact gris

hétérogene + Peintures

multiples non séparable

Réf échantillon client : Description ITGA :

Matériau compact gris hétérogéne /
Peintures multiples

META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1

Analyste : KSK
Nombre de supports (3)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7479
771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343090 / Facades / Linteau / Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige /
ik § Ve S8 Matériau compact gris hétérogéne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Fagade 3) il
¥ Peintures multiples non META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau beige Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
non séparable + Matériau Nombre de supports (3)

compact gris hétérogéne d'analyse : 2

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7480

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343091 / Facades / Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau
Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30 compact beige
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Reess)
¥ Peintures multiples en vrac META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
compact beige Nombre de supports (2)
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7481

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343092 / Fagades / Murs / Description ITGA : Matériau compact gris hétérogene /
Enduit ciment / Vol 30 Peintures multiples / Matériau blanc
(Facade 3) N
avec poussieres
¥ Matériau compact gris META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
hétérogene Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
Nombre de supports
o oooooodanalyse:2 |
¥ Peintures multiples non META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau blanc Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
avec poussiéres Nombre de supports 3)
d'analyse : 2
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7482

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343093 / Facades / Murs / Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige /
Enduit ciment / Vol 30 Matériau blanc / Matériau compact gris
(Fagade 3) L, .
hétérogéne
¥ Peintures multiples non META (A) le 14/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau beige Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK
non séparable + Matériau Nombre de supports ©)

blanc non séparable + d'analyse : 2

Matériau compact gris
hétérogene

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET | DENTI FI CATION D'AMIANTE SUR PRELEVEME NT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7483

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343094 / Fagades / Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris
Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Fagade ) il
¥ Peinture non séparable + META (A) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
Matériau compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : TIC
Nombre de supports (3)
d'aLaIyse 12
Réf dossier client : SSM DU NORD Réf échantillon ITGA : 1T112304-7484

771 BOULEVARD AMBROI SE CROIZAT -
59287 GUESNAIN

SSM DU NORD
Réf échantillon client : 002ER431343095 / Fagades / Description ITGA : Matériau souple incolore avec
Menuiseries / Joint vitrier / Vol 30 poussié res
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Ragade 3)
¥ Matériau souple incolore avec META (B) le 17/04/2023 Amiante non détecté (1) / -
poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : KSK

Nombre de supports
d'analyse : 2

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'’échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d’essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Myléne MATTEI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER431343

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

59287 GUESNAIN

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Tty
V5 Pt d s -3 00 HDI
3200 e D G

Vo amiam

FooX3 (014405 5668

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 52035 Paris La Défense Cedex, agissant au
nom et pour e compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY
SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siége est & Roderbruchstralie 26, 30655 Hannovre -
Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contréle de

! S 108, 53117 Bonn,

de la Libre Services,
VENTURA
84 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE
i i okl e ITE EIVILE e

 TB300471-50015 counrans bgalomern toutcs sos iaies Hor
+  AC ENVIRONNEMENT ;
Les activités garanties sont notamment les suivantes

= Sacostoie dchentionnme st prdbvmmimnis il ot e el

. ot dos
(HAP)
Assistance & la maltrise d'ouvrage pour la traitement des sujets iés & lamiants
Etat du batiment relatif 4 [ présence de termites
Etat parasitaire

Diagnostic du risqua dintoxication au plomb dans las peinturas (ORIPP)
P)

(CRE
Recherche el repérage du plomb avant ou aprés travaux, y compris démoiition
Diagnostic de performance énergétique
Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
sur .

e sup lots de corpropriété (loi "Carrez”)
EXGdn Koo oy REORS O 0 SUB MRS
fsation de

angu dos surfaces habitables, uﬂlu‘m (mmmd-wm au sens du Code de la consiruction et
de I'habitation)

«  Etat de finstallation intérieurs de
2 Tous Audis Energétiquos, y compris réglementaire
. Emt Ull Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- o - Loi
«  Mesure du Radon dans les batiments
* Relevé de cotes et plan de 'existant en copropriété
- Diagnosiic Technique Global (OT
- Anu da tous. diagr soit en direct soit sous traitée
. risques iés & Famiante via une structure du groupe (ASE)
il e epaciors dans le cars  clapouil CEE (Gertiioats d'Ecomamie o Ensraie)
«  Prélévoment d'eau en we de Fanalyse de la teneur en plomb
*  Recherche des canalisalions en plomb dans les bitiments
. travaux de pour los Tancien (dispositifs
Robien et squivalents)
Contrsa dot installations d assainissemant collect! o non collect
Diagnostic icapés
Emmm
Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de I'expertise en pathologie du batiment et de
toutes axportises libes au bAMent, 4 la construction ainsi qU'a 1OULES ACVItES ANNBXES OU CONNBXS.
HOI Gl Speciay SE. rausance company oersest by Ragetees e Roserrocharassa 2
T 448 551 5004 2900 [— 306855 Harnorer
F 43511 5004 4908 F Cammerca g Hanvie:
o o Grashemdrter S 108, Gamgary buerber HRG 211224
53117 Born, Gammany Suparory Bonrd Unch Wk Gy
Easeutin Boars R nreas

Attestation AC 2023

CX: AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme D SA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 3 1

tre ¥ situation régulibre su mgﬂd es ispositions de Uartcte L271-6 6 Code de a construction et de {habitation, que ma sockté
dispose d'une de ot que L' mes salarés les garanties de pour
#tablir les documaents prévus sux 1° 4 4%, 6% et 7° du | de V'article L.271-4 du Code de la C: { it de Uhabitat) 'a L
L126-26 ot L 128-28-1 du mime code, & savoir

Le constat tes L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
L'état mentionnant La présence ou labsence de Matériaux ou produits contanant de L'amiants prévu & Uarticte L 1334-13 du
méme code, ainsi que L'ensembie des repérages de l'amiante prévus par le Code de La santé publique et le Code du travail ;

Lidtat rotatif & e batiment L12624duC habitation ;
Liétat de linstallation intérieure de gaz prévu 4 article [ 134-9 dy méme code ;
Lo diag Varticte L 126-26 du C: ot de Uhabitation;
Laudit prévu & Larticte L
Liétat de (1 g 3 Carticte L 134-7
Ceci 5'applique auss! 3 toute autre prestat te par notre contrat g vigueur &
\a date e réalisation de \a prestation
Je déclare que La SAS AC ENVIRONNEMENT ast 762084713001
souscrit auprés de La compagnie d'assurance HD! permettant de couvrir les diun dema en

raison de mes interventions, selon les dispositions de Uarticle R271-2.

Jo déclare ravoir aucun lien de nature 3 porter atteinte & mon impartialié et & mon indépendance ni avec le propriétaire ou san
mandataire el & Mo, i avec sur
lesquetsil des document:

vigueur ala prestation.

En dehors de (‘obligation des. déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre Ne as verser de COMMISSION 3uX ARPOIRUMS
daffaires, mandataings. prescripteurs.

Je déctare tenir un registre st ala dispe simple demande.
Fait & Riorges le 24 février 2023

Dominigue BISAGA

Assurance AC 2023 02/02

Goncaption, aévaloppament progiciels, mise au point, dévaloppement el commercialisation de tous.
produits ou services mmuum tteragses ot biaconicues
At do sarvicos, prosiaions. consal. auct et ot développement an lien avec ses acivités dightales.

Dévoloppament, peckoiraipyafl sy O
Relovés 30 ot relevés de mesurss ot données techniques.
Réalisation do plans et nomenciatures

Hébergemant da données

Repérage dos Fibres Géramiques Réfractaires (FGR)
Reéalisation de Plans. Travaux (PPT) en

R

Les garanties s'exercant & concurrence des montants Gi-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION T MONTANT DES GARANTIES.
7600000 EUR  par sinistra

Tous Dommages Confond
dommages matériels, dommages immatériels)
Dont

. ot 3 par sinistre

+  Dommages immatérials non consécuifs. 1000000 EUR  par sinistre

+  Faute inexcusablo do femployeurMaladic. 2600000EUR  par sinistra ot par période dassurance
professionnelie

. i i i tes 500000 EUR  par sinistre ot par période dassurance

‘sites non soumis & enregistrement ou &
autorisation préfectorale)
*  Dommages aux Biens confiés 30 000 EUR par sinistra
'RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS /| - -
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

3000000 EUR  par sinistre st par année dassurance

k i

Dont
. 3000000 EUR  par sinistra st par année d assurance
«  Dommages immatirials non conséetfs 1000000 EUR  par sinistre et par année dassurance

La pedsate atestarion valabla pour ke priode dissaurance du 01/01/2023 au $11212023, ast dévrie pour servic ot vaick
ce que de droit et ne saurait engager I Assureur en dehors des ites précisées par les clauses et conditions
it mikg i 50 b, L prdmarias afimstation n plkpss Aaos pd-nmmﬂdn Wn‘muuﬂlﬂ\ﬁ\l\‘-ﬁ\ﬂasumur

Fait & Paris, le vendredi 23 décembre 2022 - VL/SHISJB

ICERT - Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K

- 35760 ST Grégoire - CPDI6248

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°® CPDI 6248 Version 004
Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Meonsieur SAILLY Flerian

Est certifiéle] selon le référentiel | Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions sulvantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention

:22012/2021 - :21/12/2028
i Mentio
122/12/2021 - :12112/2028

Electricité Etat de finstallation intérieure électrique
: L P

Energie avec mention  Energle avec mention
21/04/2022 -

Energie sans mention  Energie sans mention
£21/04/2022 - P

Plomb. Plomb : Constat du risque dexposition au plomb

En fol de quol ce certificat est délivré, pour valolr et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 16/06/2022

| A:r.wndm-.una SIEGE SOCIAL
¥ 64, Clacomrt A 064 - 47153 RIORGES
| wosTI M n244 nmwm.

I C sttt de Cortification &

Certification de personnes
Diagnostiqueur
| Portée disponible sur www.icert.fr

Parc o' Affalres, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégaire

cPEpIFR 1 ee

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 avoeecrruroesus  sos
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Référence : 002ER431343
AC E NVl RO N N EM ENT 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 59287 GUESNAIN

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6248

Certificat de compétences
i Diagnostiqueur Immobilier
*

\ - N° CPDI 6248 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Monsieur SAILLY Florian

Est certifiée) selon le référentiel .Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions sulvantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date dreffet: 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028

i Mentio
Date deffet: 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028

Electricité Etat de Finstallation intérieure électrique
Date d'effet : 23/03/2022 - Date d'expiration : 22/03/2029

Energie avec mention  Energle avec mention
d'effet: 21/04/2022 -

Energie sans mention  Energie sans mention
:21/04/2022 - P

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

En fol de quol ce certificat est délivré, pour valolr et servir ce que de droit
Edité & Saint-Grégoire, le 16/06/2022
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