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CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT PRE-RAPPORT, IL A
ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

CHENIMEE Conduit D'AERATION ET VENTILATION
Amiante ciment

Quantité estimée total dans la ZPSO :

Etage ‘ Local ou partie d’'immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure ‘ (Quantité estimée dans le local

BATIMENT ‘

Résultat d’analyse (P006)
ENTREPOT TOITURE TERRASSE ‘

Quantité estimée total dans la ZPSO :

Etage ‘ Local ou partie d’'immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure ‘ (Quantité estimée dans le local

ENTREPOT - R+2 Local machinerie ascenseur

BATIMENT ‘

‘ Résultat d’analyse (P011) ‘

@ Fenétre metalique mastic vitrier Quantité estimée total dans la ZPSO :
Etage Local ou partie d’'immeuble Critéres(s) ayant permis de conclure (Quantité estimée dans le local
BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

ENTREPOT - R+2 BUREAU 1N

BATIMENT Résultat d’analyse (P022)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 5

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 6

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 8

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

ENTREPOT - R+2 BUREAU 271

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT
RDC ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU7
BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 9
BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 10
BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

ENTREPOT ZONE STOCKAGE

ENTREPOT- R+1

metallique mastic vitrier Quantité estimée total dans la ZPSO :
Etage Local ou partie d’'immeuble Critéres(s) ayant permis de conclure (Quantité estimée dans le local
BATIMENT Résultat d’analyse (P033)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 1
BATIMENT Résultat d’analyse (P033-ZPSO)

ENTREPOT- R+1 BUREAU 2 n°2

BATIMENT N Résultat d’analyse (P033-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 3L

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte du présent pré-rapport, le donneur d’ordre
doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d’accés spécifique
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o LISTE DES LOCAUX NON-VISITES INSCRITS DANS LE PERIMETRE DE LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

SANS OBJET

o LISTE DES OUVRAGES OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION NON INSPECTES ET JUSTIFICATION

SANS OBJET
Edité le: 20/12/2024 « Cachet de I’entreprise 8! Signature de I'opérateur
Faita: CRETEIL CEDEX
QUALICONSULT IMMOBILIER
127/131 Chemin des Bassins
94035 CRETEIL /{
Tél.01 49 5618 - — -
creteil facilities@qualiconsult.fr \ -
SIRET 490 676 293 00320
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1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1.

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE

-’ Nom : GRAND PARIS AMENAGEMENT

Qualité du donneur d’ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

o 11 RUE DE CAMBRAI
ﬁ Adresse :

1.2.

75019 PARIS

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

!. Nom :

Qualité du donneur d’ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

@ Adresse :

2. P

3. B

3.1.

re
A 4

REAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante des principaux
éléments de la construction dans le cadre de la démolition de I'immeuble sis :

6-8 rue des 15 Arpents
94310 Orly

Date de délivrance du permis de construire :
Destination présente et passée de I'immeuble bati : Habitation

Les catégories de matériaux et produits devant faire I'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention
sont définies a I'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrété.

ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE :

Moyens mis a disposition par le maitre d'ouvrage : Néant

UT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
dans les ouvrages ou composant de la construction au regard de la liste C, non exhaustive, de I'annexe 13-09 du
code de la santé publique.

Le repérage a été réalisé conformément a I'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de
repérage définies par les arrétés du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019. Les modalités d’exécution du repérage et le
présent rapport sont par ailleurs conformes a la norme NF X 46-020.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport ala norme NF X 46-020 d’aoit 2017 :

Périmétre du repérage de la démolition : Démolition totale : le détail des locaux concernés par la démolition
partielle est donné dans "la liste des locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par la
démolition" dans le chapitre H.

REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Aucun repérages antérieure nous a été remis

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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3.2. PERIMETRE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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Liste des locaux inscrit dans le périmetre du repérage Etage Travaux
BATIMENT .

TOITURE TERRASSE ENTREPOT Concernée

Local machinerie ascenseur BATIMENT Concernée

ENTREPOT - R+2

o BATIMENT .

BUREAU 1 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

SANITAIRE -WC 1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

LOCAL CUISINE- DETENTE ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 5 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 6 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

DEGT- CIRCULATION 1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 8 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .

BUREAU 2 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

PALIER - ESCALIER ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .

CAGE ESCALIER n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

DEGT 1 - PALIER ESCALIER ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .

ENTREPOT- SANITAIRE 4 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 1 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .

SANITAIREWC 1 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .

DEGT - CIRCULATION 2 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .

SALLE DE REUNION ENTREPOT- R+1 Concernée

ENTREE - ACCUEIL RDC Concernée

CAGE ESCALIER n°2 RDC Concernée

BUREAUX RDC Concernée

Cuisine n°1 RDC Concernée

DEGT SANITAIRES RDC Concernée

ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT RDC Concernée
BATIMENT .

BUREAU 7 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 9 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

BUREAU 10 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

DOUCHE /S1 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .

WC/S1 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .

SAINITAIRE S2 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .

WC/S2 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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Liste des locaux inscrit dans le périmetre du repérage Etage Travaux
o BATIMENT .
SANITAIRE S3 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .
WC/S3 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .
SANITAIRE S4 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .
WC/S4 n°1 ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .
BUREAU 2 n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
o BATIMENT .
BUREAU 3 n°1 ENTREPOT- R+1 Concernée
o BATIMENT .
WC/S1 n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
SANITAIRE S2 ENTREPOT- R+1 Concernée
o BATIMENT .
WC/S2 n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
o BATIMENT .
SANITAIRE S3 n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
WC S3 ENTREPOT- R+1 Concernée
o BATIMENT .
WC/S4 n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
SANITAIRE S5 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
WC/ S5 ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
ENTREPOT ZONE STOCKAGE ENTREPOT- R+1 Concernée
SANITAIRE S1 RDC Concernée
WC/S1 n°3 RDC Concernée
SANITAIRE 2 RDC Concernée
WC/S2 n°3 RDC Concernée
CUISINE 2 RDC Concernée
Local technique RDC Concernée
ESCALIER 2 RDC Concernée
BATIMENT .
ESC 2 PALIER ENTREPOT- R+1 Concernée
BATIMENT .
ESCALIER 2 - PALIER ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .
ASC- MONTE CHARGE ENTREPOT - R+2 Concernée
o BATIMENT .
BUREAU 3 n°2 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .
BUREAU 4 ENTREPOT - R+2 Concernée
BATIMENT .
DEGT 3 ENTREPOT - R+2 Concernée
. . BATIMENT .
Cuisine n°2 ENTREPOT- R+1 Concernée
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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PROGRAMME DE REPERAGE

Liste C mentionnée a I'article R. 1334-22 (non exhaustive)
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

COMPOSANT DE LA CONS

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol ('analyse doit concerner chacune des couches du
revétement).
Revétement de murs

6. Conduits, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres.
Trémie, machinerie.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes, convecteurs et

radiateurs, aérothermes...
9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

10. Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Plagues en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d’asphalte ou bitume
(« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

Plaques, joints d’assemblage, tresses....
Plagues et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
Eléments en fibres-ciment.

bardage.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment,
matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction
entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-
ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles
des carrelages.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

Portes et cloisons palieres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes €
externes), tissu amiante.

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu
amiante, freins et embrayages.

Eléments en fibres-ciment.
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4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC
4.1. OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE / DONNEUR D’ORDRE

Dans le cadre d’'une mission de repérage amiante avant travaux, le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre doit
communiquer & QUALICONSULT IMMOBILIER les plans du batiment & jour ainsi que tout document pouvant
faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante (ancien rapport de repérage,
DTA, DIUO, DOE, eftc...)

Le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre doit définir précisément la nature des travaux projeté ainsi que le périmetre
de l'opération.
Le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre n’est pas en mesure d’imposer :

e La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par I'arrété du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020

d’ao(t 2017 satisfait également aux exigences de l'arrété,

e Le nombre de prélevement a analyser,
Le nombre d’investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélevements et analyses
a effectuer ne peut étre déterminé avant 'achévement du repérage.

Le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre a la responsabilité de fournir @ QUALICONSULT IMMOBILIER tous les
moyens d’accés pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage. Il
désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et
instrument d’acces nécessaires.

Le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre informe les occupants et exploitant, de I'intervention qui doit étre réalisé
dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder a certaines zones. Le maitre d’ouvrage /
donneur d’ordre ou son représentant prend, a la demande I'opérateur de repérage, les dispositions “pour faire
évacuer temporairement les locaux si les investigations le requiérent.

Le maitre d’ouvrage / donneur d’ordre est tenu :

e De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périméetre
proposeés.

e De fournir les moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau,
échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions
d’utilisations,

e De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies
destructives demandés par I'opérateur de repérage,

e D’informer I'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement a ces obligations, aucune réclamation ne pourra étre portée par le maitre d’ouvrage /
donneur d’ordre dans I'’hypothése ou ce rapport venait a étre incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :
- ler Etape : I'opérateur de repérage s’enquiert des caractéristiques constructives de 'immeuble bati, pour cela il
recherche des zones présentant des similitudes d’ouvrage.
- 2éme Etape : 'opérateur de repérage :
e Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
e Repeére les matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante
e  Conclut sur la présence ou I'absence d’amiante
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur
caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

[\ Avertissement :

Le repérage est réalisé conformément a I’arrété du 16 juillet 2019 et a la norme NF X46-020 d’aoat 2017, qui
prescrit la fréquence minimale des prélévements et des sondages au sein de zones présentant des
similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre
parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant
le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément a 'annexe A de la norme NF X 46-020,
il est possible que des revétements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n‘aient pas été détectés car
masqués par un autre revétement qu’il aura été impossible d’arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant
par exemple encore occupé et meublé, ces revétements étant encore en place
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PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D’ECHANTILLON

Chaque prélevement a été réalisé avec un outil adapté a la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme
de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sir lequel seront reportées les indications nécessaires
a son identification. Afin d’éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé a I'aide de
lingettes humides entre chaque prélévement.

Les prélevements feront besoins I'objet si besoin d’'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au
titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes d’analyse appliquée est conforme au conforme au programme d’accréditation des laboratoires LAB
GTA 44 « Recherche d’amiante dans les échantillons massifs » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau ou produit a analyser, les techniques d’analyse appliquées sont les suivantes

- La microscopie optique a lumiére polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique a transmission analytique (META)

Ces techniques d’analyses sont prescrites dans I'annexe de l'arrété du 1°" octobre 2019 relatif aux modalités de

réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de
compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant a ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

re
A 4
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Etage Local / partie d’immeuble Visitée /N Justification

DTN TOITURE TERRASSE oul
EN‘EF/:I;—IL%?\‘-TR +2 Local machinerie ascenseur oul
entepo T BUREAU 1 n°1 oul
IALLCALIgN SANITAIRE - WC 1 oul
ENTeeeNT LOCAL CUISINE- DETENTE oul
Nt DEGT- CIRCULATION 1 oul
AL L, BUREAU 2 n°1 oul
AL LN ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT oul
e PALIER - ESCALIER oul
AL LN CAGE ESCALIER n°1 oul
N 1 DEGT 1 - PALIER ESCALIER oul
R ENTREPOT- SANITAIRE 4 oul
R SANITAIRE WC 1 oul
ENmEra N DEGT - CIRCULATION 2 oul
NN o1 SALLE DE REUNION oul
RDC ENTREE - ACCUEIL oul

RDC CAGE ESCALIER n°2 oul

RDC BUREAUX oul

RDC Cuisine n°1 Oul

RDC DEGT SANITAIRES oul

RDC ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT oul
e p—
Entipo T DOUCHE /S1 oul
N e
AL LN SAINITAIRE S2 oul
N s
Enrepo N SANITAIRE S3 n°1 oul
ENTREPOT - R+2 werss oul
BATIMENT SANITAIRE S4 n°1 oul

ENTREPOT - R+2
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Etage Local / partie d’immeuble Visitée /N Justification
BATIMENT X
ENTREPOT - R+2 WC/S4 n°1 oul
BATIMENT .
ENTREPOT- R+1 BUREAU 2 n°2 oul
BATIMENT .
ENTREPOT- R+1 BUREAU 3 n°1 oul
BATIMENT i
ENTREPOT- R+1 WC/S1n°2 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 SANITAIRE S2 oul
BATIMENT i
ENTREPOT- R+1 WC/S2 n°2 oul
BATIMENT .
ENTREPOT- R+1 SANITAIRE S3 n°2 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 WC s3 oul
BATIMENT N
ENTREPOT- R+1 WC/S4 n°2 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 SANITAIRE S5 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 WC/ S5 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 ENTREPOT ZONE STOCKAGE oul
RDC SANITAIRE S1 oul
RDC WC/S1 n°3 oul
RDC SANITAIRE 2 oul
RDC WC/S2 n°3 oul
RDC CUISINE 2 oul
RDC Local technique oul
RDC ESCALIER 2 oul
BATIMENT
ENTREPOT- R+1 ESC 2 PALIER oul
BATIMENT
ENTREPOT - R+2 ESCALIER 2 - PALIER oul
BATIMENT
ENTREPOT - R+2 ASC- MONTE CHARGE oul
BATIMENT .
ENTREPOT - R+2 BUREAU 3 n°2 oul
BATIMENT
ENTREPOT - R+2 BUREAU 4 oul
BATIMENT
ENTREPOT - R+2 DEGT 3 oul
BATIMENT o
ENTREPOT- R+1 Cuisine n°2 oul

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1.

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Descriptif des revétement en place lors de la visite non réalisé par I'opérateur de repérage

6.2.

MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

CHENIMEE Conduit D'AERATION ET VENTILATION Amiante ciment

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critére ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P006)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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MOTEUR FREINS

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critere ayant permis de conclure

Local machinerie ascenseur

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

’ Résultat d’analyse (P011)

Fenétre metalique mastic vitrier

]

Etage Local / partie d’immeuble Critere ayant permis de conclure

BATIMENT o Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 10"

BATIMENT Résultat d’analyse (P022)
ENTREPOT - R+2 BUREAUS

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU6

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 8

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

ENTREPOT - R+2 BUREAU 2 n°1

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT

RDC ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
EN‘?;\EFI’%E"\!TRQ BUREAU 7 Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTESRI’-\;"IDI\(/)IIil\fTR+2 BUREAU 9 Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

BATIMENT BUREAU 10 Résultat d’analyse (P022-ZPSO)

ENTREPOT - R+2

BATIMENT Résultat d’analyse (P022-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 ENTREPOT ZONE STOCKAGE

Fenétre metallique mastic vitrier

Etage Local / partie d’immeuble Critére ayant permis de conclure

BATIMENT Résultat d’analyse (P033)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 1

TREPOT-R ° Résultat d’analyse (P033-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 2 n°2

TREPOT-R ° Résultat d’analyse (P033-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 3 n°1

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D’ AMIANTE

EDICULE- ASCENSEUR ENDUIT EXTERIEUR

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT ‘ Résultat d’analyse (P001)

ENTREPOT TOITURE TERRASSE ‘

ETANCHEITE TOITURE bl COUCHE EN LE BITUMINEUX

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P002)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘
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r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B Page 15 /68

Qualiconsult Siége social : 1 bis rue de Peit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

MMOBILIER



DEMOLITION

- Qualicon SUlt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

EDICULE RELEVE D'ETANCHEITE TYPE PAX ALU

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P003)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

CHENIMEE ENDUIT EXTERIEUR

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P004)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

CHENIMEE RELEVE D'ETANCHEITE TYPE 2

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P005)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

ETANCHEITE TOITURE TERRASSE Bl COUCHE EN LE BITUMINEUX

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P007)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

ETANCHEITE TOITURE TERRASSE ISOLANT

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P008)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘
ACROTERE RELEVE D'ETANCHEITE BITUMINEUX TYPE PAX ALU @
Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P009)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

Closoirs JOINT ENTRE ELEMENTS

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
BATIMENT Résultat d’analyse (P010)
ENTREPOT ‘ TOITURE TERRASSE ‘

Sol RAREAGE + COLLE

]

Etage

‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

re
A 4
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MMOBILIER

‘ BUREAU 1 n°1 ‘ Résultat d’analyse (P012)
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]

Etage

Local / partie d’immeuble

Criteres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE - WC 1

Résultat d’analyse (P013)

BATIMENT Résultat d’analyse (P013-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 DOUCHE /51
BATIMENT SAINITAIRE S2 Résultat d’analyse (P013-ZPSO)

ENTREPOT - R+2

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE S3 n°1

Résultat d’analyse (P013-ZPSO)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

Sol COLLE DE CARRELAGE

SANITAIRE S4 n°1

Résultat d’analyse (P013-ZPSO)

]

Etage

Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE - WC 1

Résultat d’analyse (P014)

EN?I?I;F;’\(A)ENTRQ DOUCHE /S1 Résultat d’analyse (P014-ZPSO)
EN?I?I;F;’\(A)ENTRQ WC/S1 n°1 Résultat d’analyse (P014-ZPSO)
EN?I?I;F;’\(A)ENTRQ SAINITAIRE S2 Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

BATIMENT WC/S2 n°1 Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

ENTREPOT - R+2

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE S3 n°1

Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

WC/S3

Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE S4 n°1

Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

Mur COLLE DE PLINTHE

WC/S4 n°1

Résultat d’analyse (P014-ZPSO)

]

Etage

Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE - WC 1

Résultat d’analyse (P015)

EN_IE_SRAI;’Fl,l\gl_zrl\fTR+2 DOUCHE /S1 Résultat d’analyse (P015-ZPSO)
EN_IE_SRAI;’Fl,l\gl_zrl\fTR+2 WC/S1 n°1 Résultat d’analyse (P015-ZPSO)
EN_IE_SRAI;’Fl,l\gl_zrl\fTR+2 SAINITAIRE S2 Résultat d’analyse (P015-ZPSO)

BATIMENT WC/S2 n°l Résultat d’analyse (P015-ZPSO)

ENTREPOT - R+2

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE S3 n°1

Résultat d’analyse (P015-ZPS0O)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

WC/S3

Résultat d’analyse (P015-ZPS0O)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

SANITAIRE S4 n°1

Résultat d’analyse (P015-ZPS0O)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

re
A 4
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WC/S4 n°1

Résultat d’analyse (P015-ZPS0O)
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r COLLE DE FAIENCE

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

LOCAL CUISINE- DETENTE

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

‘ Résultat d’analyse (P016)

Etage

EVIER PLAQUE BITUMINEUSE ANTI VIBRATION @

Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

LOCAL CUISINE- DETENTE

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

‘ Résultat d’analyse (P017)

Sol RAGREAGE + COLLE @

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

Résultat d’analyse (P018)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

LOCAL CUISINE- DETENTE ‘

Sol RAGREAGE + COLLE @

Etage Local / partie d’immeuble Criteres(s) ayant permis de conclure
EN_IE_BF\/;\I;’rl“l\(/jlI1E_l\fTR+2 BUREAU 1 n°1 Résultat d’analyse (P019-ZPSO)
EN_IE_BF\/;\I;’rl“l\(/jlI1E_l\fTR+2 BUREAU 5 Résultat d’analyse (P019)
EN‘lE}R/;\glID’\éE"\fTRQ BUREAU 6 Résultat d’analyse (P019-ZPSO)

BATIMENT Résultat d’analyse (P019-ZPSO)

ENTREPOT - R+2 BUREAU 2 n°1

BATIMENT Résultat d’analyse (P019-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAUT

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
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QUQ iconsu Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
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r . Qualicon SUlt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Faux-plafond LLE DE FAUX PLAFOND

Etage Local / partie d’immeuble Criteres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT o Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 1 n°1

BATIMENT Résultat d’analyse (P020)
ENTREPOT - R+2 BUREAU S

BATIMENT Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 6

BATIMENT Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
ENTREPOT - R+2 BUREAU 8

BATIMENT Résultat d’analyse (P020-ZPSO)

ENTREPOT - R+2 BUREAU 2 n°1

EN_EF;;—\;IDI\:I)E_NLH BUREAU 1 Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
EN_EF;;—\;IDI\:I)E_NLH DEGT - CIRCULATION 2 Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
EN'?F?;:D%EFNLH SALLE DE REUNION Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
EN?@E[ID’\SEI\{TRQ BUREAU 7 Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
EN?@E[ID’\SEI\{TRQ BUREAU 9 Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
EN?@;}I)B(A)EI\{TRQ BUREAU 10 Résultat d’analyse (P020-ZPSO)

BATIMENT Résultat d’analyse (P020-ZPSO)

ENTREPOT- R+1 BUREAU 2 n°2

BATIMENT o Résultat d’analyse (P020-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 BUREAU 3 n°1

Cloisons PANNEAU DE CLOISON

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

Résultat d’analyse (P023)

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

BUREAU 6 ‘

Mur BANDE CALICOT+ ENDUIT+ PEINTURE

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

DEGT- CIRCULATION 1

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

‘ Résultat d’analyse (P024)

Sol RAGREAGE+ COLLE

]

Etage Local / partie d’immeuble Criteres(s) ayant permis de conclure
EN?@;;I\(/I)EB{TRQ BUREAU 8 Résultat d’analyse (P025)
EN?@;;I\(/I)EB{TRQ BUREAU 9 Résultat d’analyse (P025-ZPSO)

BATIMENT BUREAU 10 Résultat d’analyse (P025-ZPSO)

ENTREPOT - R+2

Mur ENDUIT + PEINTURE

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

BUREAU 2 n°1

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

‘ Résultat d’analyse (P026)

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

l- lt Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
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" @ Qualiconsult  rarrorroe
\ 4

IMMOBILIER

Sol DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE

REPERAGE AMIANTE AVANT
DEMOLITION

Réf. : 5003675 A

]

Etage Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT

ENTREPOT - R+2 ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT

Résultat d’analyse (P027)

RDC ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT

Résultat d’analyse (P027-ZPSO)

BATIMENT

ENTREPOT- R+1 ENTREPOT ZONE STOCKAGE

Sol DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE

Résultat d’analyse (P027-ZPSO)

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble

Criteres(s) ayant permis de conclure

PALIER - ESCALIER

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

Murs COLLE DE PLINTHE

Résultat d’analyse (P028)

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

CAGE ESCALIER n°1

BATIMENT
ENTREPOT - R+2

Sol RAGREAGE = COLLE

Résultat d’analyse (P029)

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT ‘ DEGT 1 - PALIER ESCALIER

ENTREPOT- R+1

Sol DALLE DE SOL + COLLE + RAGREAGE

Résultat d’analyse (P030)

Etage Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT

ENTREPOT- R+1 ENTREPOT- SANITAIRE 4

Résultat d’analyse (P031)

BATIMENT

ENTREPOT- R+1 SANITAIRE S3 n°2

Résultat d’analyse (P031-ZPSO)

BATIMENT WC S3 Résultat d’analyse (P031-ZPSO)
ENTREPOT- R+1

BATIMENT Résultat d’analyse (P031-ZPSO)
ENTREPOT- R+1 SANITAIRE S5

BATIMENT WC/ S5 Résultat d’analyse (P031-ZPSO)

ENTREPOT- R+1

Sol RAGREAGE + COLLE

]

Etage Local / partie d’immeuble

Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT

ENTREPOT- R+1 BUREAU1

Résultat d’analyse (P032)

BATIMENT

ENTREPOT- R+1 BUREAU 2 n°2

Résultat d’analyse (P032-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
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DEMOLITION

- Qualicon SUlt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Mur COLLE DE FAIENCE

]

Etage

‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT- R+1

‘ SANITAIRE WC 1 ‘ Résultat d’analyse (P034)

Mur COLLE DE PLINTHE

]

Etage

‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT- R+1

‘ SANITAIRE WC 1 ‘ Résultat d’analyse (P035)

Sol RAGREAGE + COLLE

]

Etage

Local / partie d’immeuble Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT- R+1

DEGT - CIRCULATION 2 Résultat d’analyse (P036)

BATIMENT
ENTREPOT- R+1

BUREAU 3 n°1 Résultat d’analyse (P036-ZPSO)

Sol RAGREAGE + COLLE

]

Etage

‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

BATIMENT
ENTREPOT- R+1

‘ SALLE DE REUNION ‘ Résultat d’analyse (P037)

Sol COLLE DE CARRELAGE

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure
RDC ‘ ENTREE - ACCUEIL ‘ Résultat d’analyse (P038)

Escalier Marches REVETEMENT ANTI DERAPANT 7))
Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
RDC ‘ CAGE ESCALIER n°2 ‘ Résultat d’analyse (P039)

Escalier Marches COLLE DE CARRELAGE @
Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
RDC ‘ CAGE ESCALIER n°2 ‘ Résultat d’analyse (P040)

]

Fenétre metallique MACTIC VITRIER

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
RDC ‘ ENTREE - ACCUEIL ‘ Résultat d’analyse (P041)
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
A d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX Page 21 /68
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DEMOLITION

- Qualicon SUlt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Faux-plafond DALLE DE FAUX PLAFOND

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

RDC

ENTREE - ACCUEIL ‘ Résultat d’analyse (P042)

Murs ENDUIT + PEINTURE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

ENTREE - ACCUEIL ‘ Résultat d’analyse (P043)

Sol COLLE DE CARRELAGE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure

RDC

BUREAUX ‘ Résultat d’analyse (P044)

Murs COLLE DE FAIENCE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

Cuisinen°l ‘ Résultat d’analyse (P045)

Sol COLLE DE CARRELAGE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

DEGT SANITAIRES ‘ Résultat d’analyse (P046)

Murs COLLE DE PLINTHE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

DEGT SANITAIRES ‘ Résultat d’analyse (P047)

Murs COLLE DE FAIENCE

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

DEGT SANITAIRES ‘ Résultat d’analyse (P048)

Faux-plafond DALLE DE FAUX PLAFOND

]

Etage

Local / partie d’immeuble ‘ Critéres(s) ayant permis de conclure

RDC

BUREAUX ‘ Résultat d’analyse (P049)

Sol COMPLEXE DE RAGREAGE

]

Etage ‘ Local / partie d’immeuble ‘ Criteres(s) ayant permis de conclure
RDC ‘ ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT ‘ Résultat d’analyse (P050)
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
A d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX Page 22 /68
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- Qualicon SUlt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

/. OBSERVATIONS & RESERVES

Néant

8. ANNEXES

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
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- Quqlicon SU lt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

A d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
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” ® Qualiconsult
A 4

IMMOBILIER

RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

DEMOLITION

Réf. : 5003675 A

Réf. échantillon. Date du préléevement Matériaux ou Produit Présence d’amiante
P0O01 20/11/2024 ENDUIT EXTERIEUR Négatif
P002 20/11/2024 bl COUCHE EN LE BITUMINEUX Négatif
P003 20/11/2024 RELEVE D'ETANCHEITE TYPE PAX ALU Négatif
P004 20/11/2024 ENDUIT EXTERIEUR Négatif
P005 20/11/2024 RELEVE D'ETANCHEITE TYPE 2 Négatif
P006 20/11/2024 Amiante ciment Positif
P0O07 20/11/2024 Bl COUCHE EN LE BITUMINEUX Négatif
P008 20/11/2024 ISOLANT Négatif
P009 20/11/2024 RELEVE D'ETANCHEITE BITUMINEUX TYPE PAX ALU Négatif
P010 20/11/2024 JOINT ENTRE ELEMENTS Négatif
PO11 20/11/2024 FREINS Positif
P012 20/11/2024 RAREAGE + COLLE Négatif
P013 20/11/2024 COLLE DE FAIENCE Négatif
P014 20/11/2024 COLLE DE CARRELAGE Négatif
P015 20/11/2024 COLLE DE PLINTHE Négatif
P016 20/11/2024 COLLE DE FAIENCE Négatif
P017 20/11/2024 PLAQUE BITUMINEUSE ANTI VIBRATION Négatif
P018 20/11/2024 RAGREAGE + COLLE Négatif
P019 20/11/2024 RAGREAGE + COLLE Négatif
P020 20/11/2024 DALLE DE FAUX PLAFOND Négatif
P021 20/11/2024 Enduit + peinture
P022 20/11/2024 mastic vitrier Positif
P023 20/11/2024 PANNEAU DE CLOISON Négatif
P024 20/11/2024 BANDE CALICOT+ ENDUIT+ PEINTURE Négatif
P025 20/11/2024 RAGREAGE+ COLLE Négatif
P026 20/11/2024 ENDUIT + PEINTURE Négatif
P027 20/11/2024 DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE Négatif
P028 20/11/2024 DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE Négatif
P029 20/11/2024 COLLE DE PLINTHE Négatif
P030 20/11/2024 RAGREAGE = COLLE Négatif
PO31 20/11/2024 DALLE DE SOL + COLLE + RAGREAGE Négatif
P032 20/11/2024 RAGREAGE + COLLE Négatif
P033 20/11/2024 mastic vitrier Positif
P034 20/11/2024 COLLE DE FAIENCE Négatif
P035 20/11/2024 COLLE DE PLINTHE Négatif
P036 20/11/2024 RAGREAGE + COLLE Négatif
P037 20/11/2024 RAGREAGE + COLLE Négatif
P038 20/11/2024 COLLE DE CARRELAGE Négatif
P039 20/11/2024 REVETEMENT ANTI DERAPANT Négatif
P040 20/11/2024 COLLE DE CARRELAGE Négatif
P041 20/11/2024 MACTIC VITRIER Négatif
P042 20/11/2024 DALLE DE FAUX PLAFOND Négatif
P043 20/11/2024 ENDUIT + PEINTURE Négatif
P044 20/11/2024 COLLE DE CARRELAGE Négatif
P045 20/11/2024 COLLE DE FAIENCE Négatif
P046 20/11/2024 COLLE DE CARRELAGE Négatif
P047 20/11/2024 COLLE DE PLINTHE Négatif
P048 20/11/2024 COLLE DE FAIENCE Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
hod Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX Page 25 /68
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IMMOBILIER



” @ Qualiconsult
\ 4

IMMOBILIER

Réf. échantillon.

Date du prélevement

RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

DEMOLITION

Matériaux ou Produit

Réf. : 5003675 A

Présence d’amiante

P049 20/11/2024 DALLE DE FAUX PLAFOND Négatif
P0O50 20/11/2024 COMPLEXE DE RAGREAGE Négatif
PLANCHE(S) DE REPERAGE
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
A d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
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DEMOLITION

« | Quqlj(:()nsult® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

PLANCHE NIVEAU
N: 1/5
Titre : Crfogyiﬁsrl\r?liTQITU_RE

_) Localisation prélevement négatif

) Localisation prélévement positif

Sondage

LEGENDE : P003

PLAN DE MASSE :

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Origine de la planche de repérage : HUCHER LAURENT VUE EN PLAN ou ELEVATION

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de 'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h 4 Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX Page 27 /68
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« | Quqlj(:()nsult® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

L J DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

PLANCHE NIVEAU

N: 2/5

Titre :  Croquis N°2 toiture terrasse

_) Localisation prélevement négatif
) Localisation prélevement positif

Sondage

LEGENDE :

conduit de ventilation fibro ciment

PLAN DE MASSE :

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de 'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h 4 Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
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« | Quqlicon SU lt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER
Réf. : 5003675 A
PLANCHE NIVEAU
N: 3/5
Titre : Croquis N°3 R+2 PLOMB

_) Localisation prélevement négatif

» "ocal machinerie
) Localisation prélevement positif PR .t ascenseur S
- * —
.t - o ——
Sondage PO 2 ‘__ Iy
F0T3 === MACHOIRES DE FREIN (MOTEUR ASCENSEUR)
LEGENDE :
- B10
ASC.MC
P04 5555
|_' = «« =+ JOINT MASTIC VITRIER SUR FENETRE ACIER
et e P029
ZONE ENTREPOT o J F_m:
PO17 STOCKAGE S FY - -
= P027
PO16 e s
we| S2 = Bs_
P025
PO18 [———
CUISINE 87
|y
j DEGTS DEGT2 P“\

/31 . i E“
PLAN DE MASSE :
\
P012 P026 m

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Origine de la planche de repérage : HUCHER LAURENT VUE EN PLAN ou ELEVATION
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
[ . Coordonnées de 'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
4

Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

. . Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
Qualiconsult ’ 0 ’
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« | Quqlicon SU lt® RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

PLANCHE NIVEAU
N: 4/5
Titre : Croquis N°4 R+1 plomb

R+1
_) Localisation prélevement négatif

) Localisation prélevement positif

Sondage -
LEGENDE :
P034
ASC
= = = = JOINT MASTIC VITRIER
P031 : P035
DEGT PAUER - ESCALER
s5 fwc 5'1'”-‘ =
el M! B
3 fwe s2
wc Bl P033
e P032

P036

SALLE DE REUNION

PLAN DE MASSE :

P0O37

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
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PLANCHE NIVEAU
N: B/
Titre : Croquis N°5 RDC plomb

_) Localisation prélevement négatif

) Localisation prélevement positif

= = » = joint mastic vitrier
Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Origine de la planche de repérage : HUCHER LAURENT VUE EN PLAN ou ELEVATION
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Piece ou local

BATIMENT ENTREPOT
- TOITURE TERRASSE

PLANCHE PHOTO(S)

PRELEVEMENT : P00l

Localisation Matériau ou produit
EDICULE- PRESENCE OU ABSENCE
ASCENSEUR - ENDUIT EXTERIEUR D’AMIANTE :
Extérieur

PRELEVEMENT : P002

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT ~ ETANCHEITE TOITURE bl COUCHE EN LE D’AMIANTE -
- TOITURE TERRASSE - Extérieur BITUMINEUX ’

PRELEVEMENT : P003

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
RELEVE PRESENCE OU ABSENCE
?ﬁg:gﬁgg TEE'FISAEggg EDICULE - Extérieur D'ETANCHEITE D’AMIANTE :
TYPE PAX ALU

PRELEVEMENT : P004

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT CHENIMEE n°1 - , .
D’AMIANTE :
- TOITURE TERRASSE Extérieur ENDUIT EXTERIEUR

PRELEVEMENT : P005

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
PRESENCE ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT CHENIMEE n°2 - . RELEVE S ,C ou S ¢
- D'ETANCHEITE D’AMIANTE :
- TOITURE TERRASSE Extérieur TYPE 2

PRELEVEMENT : PO006

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
CHENIMEE n°2 - PRESENCE OU ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT  Extérieur Conduit Amiante ciment D'AMIANTE -
- TOITURE TERRASSE D'AERATION ET ’
VENTILATION

PRELEVEMENT : POOQ7

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT ETA.l_'\éCRg?ggETS!IURE BI COUCHE EN LE D’AMIANTE :
- TOITURE TERRASSE Extérieur BITUMINEUX ’

Piece ou local

BATIMENT ENTREPOT
- TOITURE TERRASSE

PRELEVEMENT : PO008

Localisation Matériau ou produit
ETANCHEITE TOITURE PRESENCE OU ABSENCE
TERRASSE n°2 - ISOLANT D’AMIANTE :
Extérieur

PRELEVEMENT : P009

Piéece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT D'E'llr'{/Ell\_l(E:\IgIIEEITE PRESENCE OU ABSENCE
- Extéri D’AMIANTE :
~TOITURE TERRASSE ACROTERE - Extérieur g \yunEUX TYPE
PAX ALU

Piéece ou local

BATIMENT ENTREPOT

PRELEVEMENT : PO010

Localisation Matériau ou produit
JOINT ENTRE PRESENCE OU ABSENCE
irs - Extéri D’AMIANTE :
-TOITURE TERRASSE ~ C10SOIrs - Extérieur ELEMENTS
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PRELEVEMENT : P0O11

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PRESENCE OU ABSENCE
-R+2 - Local MOTEUR-A/B/C/D FREINS D’AMIANTE :
machinerie ascenseur

Piece ou local

BATIMENT ENTREPOT
-R+2 - BUREAU 1 n°1

PRELEVEMENT : P012

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE
Sol n°1 - Sol RAREAGE + COLLE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : PO013

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PRESENCE OU ABSENCE
- R+2 - SANITAIRE - Mur - B COLLE DE FAIENCE D’AMIANTE :
WC 1

PRELEVEMENT : P014

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT COLLE DE PRESENCE OU ABSENCE
-R+2 - \i/%le_TAlRE - Sol - Sol CARRELAGE D’AMIANTE :

PRELEVEMENT : PO015

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PRESENCE OU ABSENCE
- R+2 - SANITAIRE - Mur - Toutes zones COLLE DE PLINTHE D’AMIANTE :
WC 1

PRELEVEMENT : PO0O16

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PRESENCE OU ABSENCE
-R+2 - LOCAL Mur - C COLLE DE FAIENCE D’AMIANTE :
CUISINE- DETENTE

PRELEVEMENT : PO17

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PLAQUE PRESENCE OU ABSENCE
-R+2 - LOCAL EVIER-C BITUMINEUSE ANTI D’AMIANTE :
CUISINE- DETENTE VIBRATION

PRELEVEMENT : P018

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT ENTREPOT PRESENCE OU ABSENCE
-R+2 - LOCAL Sol - Sol RA%FSEL’E‘E;E * D’AMIANTE :
CUISINE- DETENTE

PRELEVEMENT : P019

Piéce ou local Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
BATIMENT ENTREPOT Sol - Sol RAGREAGE + D’AMIANTE :
-R+2 - BUREAU 5 COLLE

Piece ou local

BATIMENT ENTREPOT
-R+2 - BUREAU 5

re
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Qualiconsult

PRELEVEMENT : P020

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE
DALLE DE FAUX D’AMIANTE :

Faux-plafond - Plafond PLAFOND

@
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Piece ou local
BATIMENT ENTREP

-R+2 - BUREAU 5

Piece ou local

BATIMENT ENTREP

-R+2 - BUREAU 5

Piece ou local

BATIMENT ENTREP

- R+2 - BUREAU 6 CLOISON

Piece ou local

BATIMENT ENTREP
-R+2 - DEGT-
CIRCULATION 1

Piece ou local

BATIMENT ENTREP

-R+2 - BUREAU 8

Piece ou local

BATIMENT ENTREP

-R+2 - BUREAU 2 n°1

Piece ou local

BATIMENT ENTREP

- R+2 - ZONE DE
STOCKAGE
ENTREPOT

Piece ou local

BATIMENT ENTREP
-R+2 - PALIER -
ESCALIER

Piéece ou local

BATIMENT ENTREP
-R+2 - CAGE
ESCALIER n°1

Piéece ou local
BATIMENT

ENTREPOT- R+1 -

DEGT 1 - PALIER
ESCALIER

re
hd
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PRELEVEMENT : P021

Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE

ot Mur - D Enduit + peinture D’AMIANTE :

PRELEVEMENT : P022
Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE

OT  renétre metalique - C mastic vitrier D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P023

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE

or Cloisons - C PANNEAU DE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P024
Localisation Matériau ou produit

oT PRESENCE OU ABSENCE

BANDE CALICOT+ ) .
) D’AMIANTE :
Mur - Toutes zones  £\pyiT+ PEINTURE

@

PRELEVEMENT : P025

Localisation Matériau ou produit

oT PRESENCE OU ABSENCE
Sol n°1 - Sol RAGREAGE+ COLLE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P026

Localisation Matériau ou produit

oT PRESENCE OU ABSENCE
Mur - D ENDUIT + PEINTURE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P027

Localisation Matériau ou produit
or DALLE DE SOL + PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol RAGREAGE + D’AMIANTE :
COLLE

PRELEVEMENT : P028

Localisation Matériau ou produit
oT DALLE DE SOL + PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol RAGREAGE + D’AMIANTE :
COLLE

PRELEVEMENT : P029

Localisation Matériau ou produit

oT PRESENCE OU ABSENCE
Murs - Toutes zones COLLE DE PLINTHE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P030

Localisation Matériau ou produit
B PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol RAGREAGE = D’AMIANTE :
COLLE
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Piece ou local
BATIMENT

ENTREPOT- R+1 -

ENTREPOT-
SANITAIRE 4

PRELEVEMENT : P031

Localisation Matériau ou produit
DALLE DE SOL + PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol COLLE + D’AMIANTE :
RAGREAGE

PRELEVEMENT : P032

Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - Sol - Sol RAGREACE* D’AMIANTE :
BUREAU 1

Piece ou local

PRELEVEMENT : P033

Localisation Matériau ou produit

BATIMENT Fené i PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - enere “;g;a(‘s;q“e - mastic vitrier D’AMIANTE :
BUREAU 1 ¢
PRELEVEMENT : P034
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - Mur - Toutes zones COLLE DE FAIENCE D’AMIANTE :
SANITAIREWC 1
PRELEVEMENT : P035
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - Mur - Toutes zones COLLE DE PLINTHE D’AMIANTE :
SANITAIREWC 1
PRELEVEMENT : P036
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - Sol - Sol RAGREAGE + D’AMIANTE :
DEGT - CIRCULATION COLLE
2
PRELEVEMENT : P037
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
BATIMENT PRESENCE OU ABSENCE
ENTREPOT- R+1 - Sol - Sol RA%‘SEL’ESE * D’AMIANTE :
SALLE DE REUNION
PRELEVEMENT : P038
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
RDC - ENTREE COLLE DE PRESENCE OU ABSENCE
ACCUEIL Sol - Sol CARRELAGE D'AMIANTE :
PRELEVEMENT : P039
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
. PRESENCE OU ABSENCE
RDC - CAGE Escalier n°1 - Sol REVETEMENT ANTI , .
D’AMIANTE :
ESCALIER n°2 Marches DERAPANT
PRELEVEMENT : P040
Piéece ou local Localisation Matériau ou produit
. N PRESENCE OU ABSENCE
RDC - CAGE Escalier n°2 - Sol COLLE DE D’AMIANTE :
ESCALIER n°2 Marches CARRELAGE

re
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Piece ou local

PRELEVEMENT : P041

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE

@

RDC - ENTREE - Fenétre metallique - D’AMIANTE :
ACCUEIL Facade(s) MACTIC VITRIER g
PRELEVEMENT : P042
Piece ou local Localisation Matériau ou produit
RDC - ENTREE DALLE DE FAUX PRESENCE OU ABSENCE
i ° B - D’AMIANTE :
ACCUEIL Faux-plafond - Plafond PLAFOND

Piece ou local

RDC - ENTREE -
ACCUEIL

Piece ou local

RDC - BUREAUX

Piece ou local

RDC - Cuisine n°1 Murs - Toutes zones COLLE DE FAIENCE D’AMIANTE :

Piece ou local

RDC - DEGT
SANITAIRES

Piece ou local

RDC - DEGT
SANITAIRES

Piece ou local

RDC - DEGT
SANITAIRES

Piece ou local

RDC - BUREAUX

Piece ou local

RDC - ZONE DE
STOCKAGE -
ENTREPOT

re
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PRELEVEMENT : P043

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE
Murs - Toutes zones ~ ENDUIT + PEINTURE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P044

Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol COLLE DE D’AMIANTE :
CARRELAGE

PRELEVEMENT : P045

Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE

@

PRELEVEMENT : P046

Localisation Matériau ou produit
PRESENCE OU ABSENCE
Sol - Sol COLLE DE D’AMIANTE :
CARRELAGE

PRELEVEMENT : P047

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE
Murs - Toutes zones COLLE DE PLINTHE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P048

Localisation Matériau ou produit

PRESENCE OU ABSENCE
Murs - Toutes zones COLLE DE FAIENCE D’AMIANTE :

@

PRELEVEMENT : P049

Localisation Matériau ou produit
DALLE DE FAUX PRESENCE OU ABSENCE
R R D’AMIANTE :
Faux-plafond - Plafond PLAFOND

PRELEVEMENT : P050

Localisation Matériau ou produit
COMPLEXE DE PRESENCE OU ABSENCE
°1 - D’AMIANTE :
Sol n°1 - Sol RAGREAGE
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IMMOBILIER

PROCES VERBAUX D’ANALYSES LABORATOIRE
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DEMOLITION
IMMOBILIER
Réf. : 5003675 A

roces verbal d'analyse 24FP01739

ACCTOSEaNON cofrac

G FlashLab BEEL., w08

M inFi Poe spoe
1, Gramin 08 Sautwer - 91400 Lorgumeny e in France the bk
TH 01760122 12 - Bk sevicachertDlawhiat & sur www.colrac it ESSATS

RAPPORT D'ESSAI N°24FP017397
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Date deo réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 16.46
49 avenue de ks Division Leclere Adresse du site ; 68 rue des 15 Arpents - 94310 Oy
§2290 CHATENAY MALAERY
Description microscopique Préparation | Analyse
Phase analyséo t T - + T Résultat
5 moLp Nb Traitement Nb Méthode Analyste

| Référonce échantilion FlashLab : 24FPO17397-001  Référonce échantilion client : POO1 - ENDUIT EXTERIEUR
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérleur - EDICULE- ASCENSEUR
# Observation(s) :

¥ Ackde
chiorhydrique
| Référonce échantillon FlashLab : 24FPO17397-002  Référence échantilion client : PO02 - bl COUCHE EN LE BITUMINEUX

Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - ETANCHEITE TOITURE
# Observation(s) : Les couches sont o el pour les

# Enchit NA 21 #2 AMETA Boguern # Aucune fibre Tamiante n'a é¢ Sitectée ™

# Matérau bumineux, Aluminium, & - ..
nd ties NA o # Chioroforme w2  WMETA Hoguern # Aucune fitve Tamiante N'a &6 citectée

| Rétérence échantilion FlashLab : 24FP017397-003  Référonce échantilion client : P03 - RELEVE D'ETANCHEITE TYPE PAX ALU
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - EDICULE
# Observationds) : Los couches sont o ot pour les

# Maténau bRumineux, Aluminium,
Indissockabies

| Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-004  Rétérence échantilion client : POOS - ENDUIT EXTERIEUR
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérlour - CHENIMEE n'1
# Observationd(s) :

NA n W Chioroforme w2  WMETA Begueen ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 oMectée =

# Acide

¥ Endat NIA " chioehy o

M2  RMETA lleguern ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée **

NA = N Acgieatie 6 Nom Conchusnt S50 16 e dLn Ml
L8 nte O HOACHON 009 1008 T 0ares o0 0.1% 60 Mansse Ivat LN Nvisy de 0ond e ONS ¥ % €5 DMIT0E D7 U O MAIFO8 0 0TS NIMIOMIes
LB WODECON 08 08 SOAmant MRE BACOME Q8 S0U8 53 10T FEAY NS LEB MM ne B MISCOANTE O S8 SLHEE SOUTVE § TeRa Le I00raore re S3urat 40 reIoneatie 08 TECNNSEINTiage o S DrEMVATAN! 008 4CPardicrm, G IFCOMSent anSdremant By SeTIAnONT
Baut nScston coNraTe a9 SOMMIMON Shague SChirtion el commdint acle 8 e coipird
Sauies 108 DRIAIONS HOTCAGES DAY 6 TPLon § GRNS 08 DODUTENT SO0 SRS S0UE M COUNIT du (BOUTEIINNA, SN Nmics Ou 1o G0100re 2016 Meatd pir [avih 0 24 Sbcemire 2076
PO 48 SEEQUATHE SOMIVATIE 3y MOLP, Une 15re G0 0K U 1rgeur Bodreu § 0.2 momemire G

RERRFOR11Z v

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

h_d Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

l- lt Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
QUQ iconsu Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

MMOBILIER

Page 38 /68

Rapport de Repérage Amiante Avant Démolition



” ® Qualiconsul
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Réf. : 5003675 A
Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV TE 0122 T2 Emar servicectentlavin & sur wwweolracht  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 24FP017397 Date do rhception : 26112024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
' | Descriptionmicroscopique | Préparstion | Analyse |
Phase analysée ‘ MOLP TS No Méthode Analy Résultat

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FP017397-005  Raférence échantilion client : PO0S - RELEVE D'ETANCHEITE TYPE 2
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - CHENIMEE 12
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

¥ Matédau brumineux, Alumsnium,
Indssociabies
,,,,, P | |

NA " # Chioroforme #2 RMETA|  lloguem

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

Rétérence echantillon FlashLab : 24FP017397-006 Rétérence échantillon client : PO0E - Amiante ciment
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extécleur - CHENIMEE n*2
|# Observation(s) :

T T 1 T
¥ Plague dure fbreuse ‘ # Matériau granuleux w2 NA W2 #MOLP | jnkovangang

# Présence danvante do type Chrysotie

| Ritérence échantilion FlashLab : 24FP017397-007 Référonce échantillon client : POOT - 81 COUCHE EN LE BITUMINEUX
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE n*1
'# Observation{s) :

¥ Matérau bRumineux NA " W Chioroforme M2 WMETA | leguern

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-008 Référence échantilon client : PO0S - ISOLANT
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE n*2
# Obsoervation(s) :

¥ Matérdau bRumineux ‘ NA L # Chioroforme M2 RMETA |  lleguern

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMecide **
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IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Madein Stte do Longlumean
1, Craemin o0 St 0 Longimeny e in France Peetdo dsponible
TH OVTE 0132 T2 Erman | Servcectert it & sur www.corach  ESSAIS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 | Date do riception : 2611172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
' | Descriptionmicroscopique | Préparstion | Analyse | ot
Biseiicsd8 | s Wo | Tratement | Wb Wathode| Ansiyste | i
Rétéronce echantillon FlashLab : 24FP017397.009 Rétérence échantilion client : P00S - RELEVE D’ETANCHEITE BITUMINEUX TYPE PAX ALU
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - ACROTERE
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les
:\;‘“’“?‘3’:“"""""" Mureinka, ‘ NA a1 #Chloroforme | #2 | RMETA|  lloguern # Aucune fitce damiante W'a &6 SHectbe ™
,,,,, e | | |
Référonce echantillon FlashLab : 24FPO17397-010  Rétéronce échantillon client : PO10 - JOINT ENTRE ELEMENTS
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - Closoirs
'# Observation{s) :
! T T T T
# Joint ‘ NA #1 | #Tétrahydrofurane M2 | WMETA | Boguern # Aucune fibce Tamianto n'a &6 oMoctbe **
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-011 Rétéronce échantillon client : PO11 - FREINS
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - Local machinerie ascenseur - A/B /C /D - MOTEUR
'# Observation{s) :
W Freins o Fitees synthitiques " NA W2 i MOLP | ouangang ¥ Présence damiante de type Chrysotie
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-012 Rétérence échantillon client : PO12 - RAREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 10”1 - Sl - Sal
# Observation(s) :
¥ Ragréage, Brumineux ‘ NA L # Chioroforme M2 RMETA |  lleguern # Aucune fibre damianie n'a éé dMectée =

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV 7801 22 T2- E-man servicaciertiawions & sur www colraclt  ESSALS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analyebs ‘ Muha:c;ouwo M B T Nb Méthode !.‘.' e Résultat

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-013  Référence échantilion client : P013 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R¢2 - SANITAIRE - WC 1 - B - Mut
:l Observation(s) :

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

‘ ¥ Ackde |
# Calle de falenceicarmelage ‘ N/A #1 ‘ chioth: #2 ®META| lleguern

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

e ——— 1

Référonce echantillon FlashLab : 24FP017397-014 Rétéronce échantilion client : P014 - COLLE DE CARRELAGE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT « R+2 - SANITAIRE - WC 1 - Sol - Sol
|# Observation(s) :

T T T T

# Calle do fatence/canelage ‘ NA a m;““"l #2  WMETA| Woguern

¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-015 Rétéronce échantilon client : PO15 - COLLE DE PLINTHE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOY - R+2 - SANITAIRE - WC 1 - Toutes zones - Mur

'# Observati H dtbrogine s0us forme d'un mblange de poudre el de potits fragments do matériaux ne Pouvant &re sépans.
# Ceile do fajence/cametage. Endull, | # Acko
nd ies NA " chiorhyd M2 WMETA | leguern

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-016 Rétérence échantilfon client : P016 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - C - Mur

# Obser  Cortains o Téechantillon sont Frabies et Incorpords dans dautres non
# Clle do falenceicamelage. Papier, # Ackdo [
‘ NiA wo|o Soe | #2 | RMETA|  beguern

Indssocatios

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMecide **
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV 7801 22 T2- E-man servicaciertiawions & sur www colraclt  ESSALS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée ‘ Ovscriptionmicroscopique: | __ Priparation | ____Analyse P

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397-017  Raférence échantilion client : P17 - PLAQUE BITUMINEUSE ANTI VIBRATION
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - C - EVIER
:l Observation(s) :

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

# Plague bRumineuse ‘ NA " # Chioroforme #2 RMETA|  lloguemn

77777 A— | |

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

Référonce echantillon FlashLab : 24FP017397-018 Rétéronce échantillon client : PO18 - RAGREAGE + COLLE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - Sol - Sol

|# Observation{s) : Les couches sont ou ol pour les
! T T T T
" *¥ Acde | -
# Ragréage NA " chiochya M2  WMETA| Beguern # Aucune fibre Tamiante n'a &6 oioctde
;g"" "'f'.:; Trace(s) de Ragréage. ‘ NiA #1 | # Térahydrofurane | #2  #META | Boguern # Aucune fitre damianto n'a &6 docite **
Référance échantilon FlashLab : 24FP017397-019 Référonce échantillon client : P019 - RAGREAGE + COLLE |
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU § - Sol - Soi
:lmm»:mmmm h o el pour les
# Ragréage ’ NA s # Acide #2  AMETA| Noguern # Aucune fitre damiande N'a &6 SHectibe **
chiorhydrique |
¥ Colle jaune, Trace(s) de Ragréage, ‘ NiA #1 | #Tétrahydrofurane = #2  #META | Beguern # Aucune fibre damiante N'a &é célectée ™

ndssocabies

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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DEMOLITION
IMMOBILIER
1, emin 08 Sautw OLorgamesy
TH 017601 22 2B savicechertfavhint &
VGIori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397
Laurent HUCHER Rétérence cllent : S003875
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Desiription microasopiaue Poipacation: | i Analyse

| Ritéronce échantiiion FlashLab : 24FP017397-020  Raférence échantilion client : P020 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 5 - Plafond - Faux-plafond
ilwolin) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dlre séparés.

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

Réf. : 5003675 A

ACCTdStaton cofrac
aFEL N 1-5952
)\ Stte de Longjumean
Made in France Poetée dsponible
sur www colraclt  ESSALS

Date do riception : 2611/2024
Edition du rapport : 271172024 4 1646

Résultat

# Enct, Plaque semi due, Indissociables

¥ Acide

NA ’ £l chloe

w2 lME‘(A; loguern

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-021

Rétéronce échantillon client : P21 - Endult + peinture

| Localisation : BATIMENT ENTREPOT « R+2 - BUREAU 5 - D - Mur

|# Observation(s) : Pelnture : absence

T

" # Ackle | -
# Enait ‘ NiA " chiochydrique 2 | WMETA |  lleguern # Aucune fibre damianto n'a &6 coctée
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-022 Rétéronce échantillon client : PO22 - mastic vitrier
\ Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU & - C - Fendtre metalique
'# Observation{s) : |2 totalité de I'échantiion a 66 utiéss
¥ Mastic NA " o Tétrahydrofurane = M2 WMETA | leguern W Présence damiante de lype Chrysotie
| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-023 Référence échantilfon client : st - PANNEAU DE CLOISON
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 6 - C - Cloisons
# Obser : Certains de 'échantilicn sont friabies et incorpords dans d'aulres non
# Endit { NA u # Acde #2  BMETA|  mouknin # Aucune fitre damiarte ra &6 dMectbe ™
chiorhydrique |
¥ Peinture, Canton, Indssociables ‘ o Chiocoformme mouknin ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée **

NA "

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

cofrac

Accrdctabion
BEEL . i
as A Site de Longjumeau
1, i o8 Sautner o— Made in France Peetdo dsponible
TH 01760122 12- Bt servicecientDlawies & sur wwwcolract  FSSATS

leori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
. [ Description microscopique | Préparation
Phase analyséo ‘ MOLP BT B Py aivete ] Résultat
Riféronce échantilion FlashLab : 24FP017397-024  Rétérence échantilion client : P024 - BANDE CALICOT+ ENDUIT+ PEINTURE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - DEGT- CIRCULATION 1 - Toutes zones - Mur
:Imurvlloml) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelits fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
‘ # Ackde [ ; =
# Encst ‘ NA £l chiochydrique #2 ®META|  mouknin # Aucune fitre damiante n'a 6 diectde
# Peinture, Endult, Papler calicct, Indsssociables NA # # Chloroforme #2 ®#META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é OMectée ™
| Rétéronce échantilion FiashLab : 24FP017397025  Réference échantiion client : PO25 - RAGREAGES COLLE 3 ; I
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU & - Sol - Sl
|# Observation{s) : Les couches sont ou | pour les
# Ragréage, Calle jaune. Indissoclabies NA #1 | # Tétrahydrofurane | #2  #META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 ditecibe ™
# Matérau bRumineux NA " # Chioroforme #¥2 | ®META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 diteclée **
| Rétéronce échantion FlashLab : 24FPO17397-026  Référence échantilion client : PO26 - ENDUIT + PEINTURE i i |
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 2 - D - Mur
% Observation{s) : Peinture : absence
# Enat NiA # Aok #2  #META|  mouknin # Aucune fibre damianto n'a &4 diectée ™
chiorhydnaque |

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
L0 bte 0 OMACHON 083 10068 T ts 00 0.1% 60 Masse IvaS LN (bt 26 CONMINGE T MONS 7 % €5 OMIDE 7 COUTH Ou MHIADN 06 COUTHS NIMOOMIes
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Bt nScaton coAaTe o) Shunon. SRagE SChrDIcn aul Consain ate 8 dre pripied
Sauies o8 DRsAtOn s HerCAdes A7 le ApnboR § G808 08 COOUTENT 00 eTRTUES S0U8 1 COUNT Ju (RO EOINA, SN TBTEEE O a0 SO100re 2010 MOt pir FaTEch DU 24 Gecemive 20%
PO K8 EEQATHCE SOMIVATIe 3y MOLP, Une 15 G058 s 0K e Wrgeer BG4 § 0.2 moneere )

RERRFOR 12 ™"

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

hod Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

l- lte Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
Qualiconsu Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

IMMOBILIER

Page 44 /68

Rapport de Repérage Amiante Avant Démolition



- QUG“CO“SU'E RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Madein Stte do Longlumean
1, Craemin o0 St PIP—" e in France Peetbe dsporible
TH OVTE 0132 T2 Erman | Servcectert it & sur www.corach  ESSAIS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Dnnduha:ac;ouw. | Préparation - Résultat
| Ritéronce échantilon FlashLab : 24FPO17397.027  Réference échantilion client : PO27 - DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE [
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT - Sol - Sol
:l Observation(s) :
# Ragréage, Btumineux NA o # Chloroforme: #2 ®META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectde ™
# Plaque souple NA #1 | #Tétrahydrofurane = #2  #META | mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 oMectée ™
| Rétéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397.028  Réference échantilion client : P028 - DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE z
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - PALIER - ESCALIER - Sof - Sal
|# Observation(s) : Les couches sont ou o pour les
| _Dolle de sol : absence = P £ i
¥ Ragréage, Colle jaune, NA #1 | #Térahydrofurane = #2  ®META |  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é diteciée ™
| Rétérence échantilion FlashLab : 24FP017397-020  Référence échantilion client : P029 - COLLE DE PLINTHE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - CAGE ESCALIER n*1 - Toutes zones - Murs
|# Obsorvationds) :
# Cale, Dur NA # f &cide #2  #META| mouknin # Aucune fite damiante n'a & dioctie **
2 chiorhydrique |
| Rétérance échantiion FlashLab : 24FPO17397.030  Référonce échantifon ciont : POY0 - RAGREAGE = COLLE =
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - DEGT 1 - PALIER ESCALIER - Sol - Sol
¥ Obsorvation{s) : Les couches sont ou ol pour les
18
# Colle jaune. Ragréage. Indissoclabies NA #1 | # Telrahydrofurane | #2  ®META|  mouknin # Aucune fitre damiante n'a &6 ditectbe ™
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Accrdctabion cofrac
BFEL .y 00
as Madein Stte do Longlumean
1, Cramin o4 Sautn PIP—" e in France Peetbe dsporible
TH 01760132 12- e sevicecientGRawias & sur wwweolrack  ESSATS
leori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
e ke Description microscopique | Préparation | Analyse e
MOLP Nb Mithod, Analy
Référonce échantilion FlashLab : 24FP017397-031  Raférence échantilion client : P031 - DALLE DE SOL + COLLE + RAGREAGE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - ENTREPOT- SANITAIRE 4 - Sol - Sol
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les
:\:"‘9 iy Trace(s) de Ragréage. NA 91 | #Teuahydroteane | #2 | META|  mouknin # Aucune fibce damiante 'a 6 GMectbe **
# Coile nolre « ragréage NiA = # Chloroforme #2  #META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é dMectée ™
¥ Calle nokre o ragréage ¥ Matériau granuleux w2 # Thermique M2 M MOLP | pkouangang NA
| | |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397.032 Référence échantilion client : P032 - RAGREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - BUREAU 1 - Sol - Sol
% Obsorvationds) : Les couches sont adhiérentes ou enlreméibes ot pour les
W Acide " -
# Ragréage NA L chiochydrique #2  ®META|  mouknin # Aucune fibre damlante n'a &é dMteclée
S Ccvelume: Treceis) e Secriene: NA W1 | W Téshydcohzane | M2 WMETA|  mouknin # Aucune fitre damiarte h'a & Mecte **
ssocabies |
| Rétérence échantiilon FlashLab : 24FP017397-033  Raférence échantiiion client : PO33 - masti vlrier
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - BUREAU 1 - Fagade(s) - Fendtre metaliique
|# Observation{s) :
|
# Mastic ‘ NA #1 | # Térahydrofurane #¥2  #META| mouknin # Présence damianle de type Chrysotie

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
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IMMOBILIER

6 FlashLab

1, i 08 Satn 0w -
TH O TE 01 22 T2 Emar servicectent Dl &

rdlou : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réfdrence FlashLab : 24FP017397

Laurent HUCHER Réteronce client : 8003875
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
[ Phase analysée Description microscopique 7'!‘9!!'007:
MOLP Nb

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397-034  Référence échantilion client : PO34 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SANITAIRE WC 1 - Toules zones - Mur
il Observation(s) :

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
DEMOLITION

Réf. : 5003675 A

ACCTdStaton
a F E L ao:f&ﬁ:\m
Made in France Peetée dsponible
SUr www colrac fr

Date do riception : 2611/2024

cofrac

ESSAIS

Edition du rapport : 271172024 4 1646

Résultat

| MAcke [
# Calle de fatence/carrelage NA 1 | chiochyd w2 lME‘(A: mouknin

|

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-035  Raférence échantifion client : P035 - COLLE DE PLINTHE

| Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SANITAIRE WC 1 - Toutes zones - Mur

|# Observation{s) : Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelits ragments de matériaux ne pouvant &re séparés.
T

T T T
* Ackde
chlerhydrique

# Coile de falonceicarretage, Enduil, ‘

Indissociables WA ol

2 | WMETA|  mouknin

¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397-036 Rétéronce échantillon client : PO36 - RAGREAGE + COLLE
\ Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - DEGY - CIRCULATION 2 - Sol - Sol
'# Observationy{s) : Les couches sont o ol pour les

¥ Ragréage. Colle jaune, b NA #1 | o Tétrahydrofurane = M2 | WMETA |  mouknin

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397.037 Reéférence échantilon client : mér - RAGREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SALLE DE REUNION - Sai - Sol
|# Observation(s) : Los couches sont o o pour los

¥ Ragréage, Colle jaune, { NA M1 | #Térahydrofurane = M2 ®META | mouknin

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

# Aucune fibre damianie n'a éé dMectée =
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
BEEL i
as Made in F Stte de Longjumean
1, Cramin 08 Sautn 0 Lorgmeny e in France Poetbe dsponible
TH OV TE 0122 T2 Emar servicectentlavin & sur wwweolracht  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 247 P017397 Date do rhception : 26112024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
. | Description microscopique | Préparation | Analyse
Phase analysée MOLP Nb Nb Méthod " Résultat

| Riféronce échantillon FlashLab : 24FP017397-038
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Sdi - St

Rétérence échantilion client : P038 - COLLE DE CARRELAGE

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

:I Observation(s) :
‘ # Acide [ ; =
# Calle de fatence/carrelage ‘ NA L chiochydrique #2 ' ®META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a ¢ dMectée
| Rétérance échantilion FlashLab : 24FP017397-039  Référance échantifion client : P039 - REVETEMENT ANTI DERAPANT
| Localisation : RDC - CAGE ESCALIER n*2 - Sol - Escafler n'1
'# Observation{s) :
r T 1 T
# Matoriau dur NA a1 m;m‘ #2  WMETA|  mouknin # Aucune fibre Tamiante Vs &6 SMoctbe **
| Rétérence échantilion FlashLab : 24FPOI7397-040  Référance échantilion client : P00 - COLLE DE CARRELAGE o -
Localisation : RDC - CAGE ESCALIER n*2 - Sol - Escalier n'2
'# Observation(s) :
# Celle de fatenceicamrelage NA " cN:rmw M2 WMETA|  mouknin W Aucune fitre Famiante va &6 dblectée **
Réféeronce échantillon FlashLab : 24FPO17397-041  Référence échantillon client : PO41 - MACTIC VITRIER
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Facade(s) - Fendire metalique
# Observation(s) :
¥ Mastic NA " # Tétrahydrofurane |~ M2 ®META | g ¥ Aucune fibre damiante n'a &é dMectbe =

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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Réf. : 5003675 A

G FlashLab areL oI 05

Made in France Peetée dsponible

TN TSN T Tk st ¢ surwww.colracst  {SSATS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 T Date de riception : 261172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Muha’:{:"‘w' Priparation | — :9‘!' o Résultat
v - -— - - ] S — - Sl - — - A"bn S
Rétéronce échantillon FlashLab : 24FP017397.042 Rétérence échantilion cllent : P042 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Plafond - Faux-plafond
ilwolin) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
# Endat, Plaque semi dure, Indissociables NiA 87 | e #2  AMETA|  aupu # Aucune fitee damiante n'a éé Siectée ™
| Référonce échantillon FlashLab : 24FPO17397-043  Référence échantifion client : PO43 - ENDUIT + PEINTURE
| Localisation : RDC - ENTREE - ACCUEIL - Toutes zones - Murs
|# Observation(s) : Echantilion hitérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de pelits fragments de matériaux ne pouvant 8re séparés.
T T T T
# Encit, Peinlee, Indissocables ‘ NA m # Chioroforme M2 | WMETA | S ¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-044 Rétéronce échantillon client : P044 - COLLE DE CARRELAGE
| Localisation : RDC - BUREAUX - Sat - Sol
'# Observation{s) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mblange de poudre el de petits fragments do Matériaux ne pouvant &re séparnts.
# Caile do fatenceicarrelage. Joink, Our, | 4 | #Acke ~
nd ies ‘ NA " chiorhyd M2 | WMETA | dupu M Aucune fitxe damiante n'a &é dMlectée
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-045 Référence échantillon client : PO45 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : ROC - Culsine - Toutos zones - Murs
# Observation(s) :
¥ Caolle de falenceicarretage { NiA " 3 # Ackle é M2 RMETA|  dugpu # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée =

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
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Réf. : 5003675 A

ACCTdStaton cofrac
FlashLab AFEL  wrione. OF
o
¥ e deucd AL acelmn Made in France Poetée dsponible
TH OVTE 0132 T2-E-man sevicaclenttatint & sur www.corach  ESSAIS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 T Date de riception : 261172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Muha’g{‘:"‘w' _Pripaestion: | — :n‘!' o Résultat
L= & ! ol - < emant | Nb_jiéthos
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397-046 Rétérence échantilion cllent : P46 - COLLE DE CARRELAGE
Localisation : ROC - DEGT SANITAIRES - Sol - Sol
;:Mom-) : Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
fLCole.co Bincaeniage. . P, NA 7 | e M2 |RMETA|  dupu # Aucune fitee damiante n'a éé Siectée ™
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-047  Rétérence échantifion client : PO47 - COLLE DE PLINTHE
| Localisation : RDC - DEGT SANITAIRES - Toutes zones - Murs
|# Observation(s) Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de pelits fragments de matériaux ne pouvant 8re séparés.
T T T T
R Cad s Memretcuniaon Eni. ‘ NA | iioke w2 AMETA|  owpw # Aucune fibce Jamiante s &6 Sectoe =
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-048 Réferonce échantillon client : P04 - COLLE DE FAIENCE
\ Localisation : RDC - DEGT SANITAIRES - Toutes zones - Murs
'# Observationys) :
| 4 | #Acke ~
¥ Colle de fatence/carrelage ; NA " ‘ chiorhyd M2 | WMETA | dupu M Aucune fitxe damiante n'a &é dMlectée
| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-049 Référence échantillon client : P049 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : ROC - BUREAUX - Plafond - Faux-plafond
# Obser 3 50Us forme d'un mélange de poudre el de petits ragments de Matériaux ne pouvant dtre séparés.
# Endiit, Plaque semi dure, Indissocisbles { NA wo | hacke o | w2 eMETA|  oum # Aucune fibre damiarte n'a &6 ditectbe **

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
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DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrhdtabon cofrac
BEEL i
as A Stte de Longjumean
. Made in France Peetée dsponitie
1, remin 00 Sautn 0 Longas
TH 017601 22 12 B mocﬂ:lme? sur www.corach  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 247 P017397 | oate de réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée | OwsrimcamidosiRde; | . Pipacilion: | ___Acsyee | Résultat

| Rétéronce échantillon FlashLab : 24FP017397-050  Référence échantilion client : P50 - COMPLEXE DE RAGREAGE
Localisation : ROC - ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT - Sol - Sol

:I Observation(s) :
# Ragréage, Btumineux NA £l # Chiloroforme #2 RMETA| daupu # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectde ™
Méthodes de préparation et d'analyse pour 1a ¢  de fibres dans les maté ot produits :
ﬁmruon MOLP (Miroscopie Onwu' 4 Lumibre Polarisde) selon 1a méthode nteme R-RAN-MOP-1-4 ot anm MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
META a selon les Intemes R-RPP.-MOP-1.4 e R-RPP.-MOP-1.5, ot analyse META selon la norme NF X43.050.
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DEMOLITION
IMMOBILIER
Réf. : 5003675 A

roces verbal d'analyse 24FP01739

ACCTOSEaNON cofrac

G FlashLab BEEL., w08

M inFi Poe spoe
1, Gramin 08 Sautwer - 91400 Lorgumeny e in France the bk
TH 01760122 12 - Bk sevicachertDlawhiat & sur www.colrac it ESSATS

RAPPORT D'ESSAI N°24FP017397
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Date deo réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 16.46
49 avenue de ks Division Leclere Adresse du site ; 68 rue des 15 Arpents - 94310 Oy
§2290 CHATENAY MALAERY
Description microscopique Préparation | Analyse
Phase analyséo t T - + T Résultat
5 moLp Nb Traitement Nb Méthode Analyste

| Référonce échantilion FlashLab : 24FPO17397-001  Référonce échantilion client : POO1 - ENDUIT EXTERIEUR
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérleur - EDICULE- ASCENSEUR
# Observation(s) :

¥ Ackde
chiorhydrique
| Référonce échantillon FlashLab : 24FPO17397-002  Référence échantilion client : PO02 - bl COUCHE EN LE BITUMINEUX

Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - ETANCHEITE TOITURE
# Observation(s) : Les couches sont o el pour les

# Enchit NA 21 #2 AMETA Boguern # Aucune fibre Tamiante n'a é¢ Sitectée ™

# Matérau bumineux, Aluminium, & - ..
nd ties NA o # Chioroforme w2  WMETA Hoguern # Aucune fitve Tamiante N'a &6 citectée

| Rétérence échantilion FlashLab : 24FP017397-003  Référonce échantilion client : P03 - RELEVE D'ETANCHEITE TYPE PAX ALU
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - EDICULE
# Observationds) : Los couches sont o ot pour les

# Maténau bRumineux, Aluminium,
Indissockabies

| Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-004  Rétérence échantilion client : POOS - ENDUIT EXTERIEUR
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérlour - CHENIMEE n'1
# Observationd(s) :

NA n W Chioroforme w2  WMETA Begueen ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 oMectée =

# Acide

¥ Endat NIA " chioehy o

M2  RMETA lleguern ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée **
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Réf. : 5003675 A
Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV TE 0122 T2 Emar servicectentlavin & sur wwweolracht  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 24FP017397 Date do rhception : 26112024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
' | Descriptionmicroscopique | Préparstion | Analyse |
Phase analysée ‘ MOLP TS No Méthode Analy Résultat

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FP017397-005  Raférence échantilion client : PO0S - RELEVE D'ETANCHEITE TYPE 2
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - CHENIMEE 12
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

¥ Matédau brumineux, Alumsnium,
Indssociabies
,,,,, P | |

NA " # Chioroforme #2 RMETA|  lloguem

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

Rétérence echantillon FlashLab : 24FP017397-006 Rétérence échantillon client : PO0E - Amiante ciment
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extécleur - CHENIMEE n*2
|# Observation(s) :

T T 1 T
¥ Plague dure fbreuse ‘ # Matériau granuleux w2 NA W2 #MOLP | jnkovangang

# Présence danvante do type Chrysotie

| Ritérence échantilion FlashLab : 24FP017397-007 Référonce échantillon client : POOT - 81 COUCHE EN LE BITUMINEUX
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE n*1
'# Observation{s) :

¥ Matérau bRumineux NA " W Chioroforme M2 WMETA | leguern

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-008 Référence échantilon client : PO0S - ISOLANT
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extériour - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE n*2
# Obsoervation(s) :

¥ Matérdau bRumineux ‘ NA L # Chioroforme M2 RMETA |  lleguern

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMecide **
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DEMOLITION

- QUG“CO“SU'E RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Madein Stte do Longlumean
1, Craemin o0 St 0 Longimeny e in France Peetdo dsponible
TH OVTE 0132 T2 Erman | Servcectert it & sur www.corach  ESSAIS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 | Date do riception : 2611172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
' | Descriptionmicroscopique | Préparstion | Analyse | ot
Biseiicsd8 | s Wo | Tratement | Wb Wathode| Ansiyste | i
Rétéronce echantillon FlashLab : 24FP017397.009 Rétérence échantilion client : P00S - RELEVE D’ETANCHEITE BITUMINEUX TYPE PAX ALU
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - ACROTERE
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les
:\;‘“’“?‘3’:“"""""" Mureinka, ‘ NA a1 #Chloroforme | #2 | RMETA|  lloguern # Aucune fitce damiante W'a &6 SHectbe ™
,,,,, e | | |
Référonce echantillon FlashLab : 24FPO17397-010  Rétéronce échantillon client : PO10 - JOINT ENTRE ELEMENTS
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - TOITURE TERRASSE - Extérieur - Closoirs
'# Observation{s) :
! T T T T
# Joint ‘ NA #1 | #Tétrahydrofurane M2 | WMETA | Boguern # Aucune fibce Tamianto n'a &6 oMoctbe **
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-011 Rétéronce échantillon client : PO11 - FREINS
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - Local machinerie ascenseur - A/B /C /D - MOTEUR
'# Observation{s) :
W Freins o Fitees synthitiques " NA W2 i MOLP | ouangang ¥ Présence damiante de type Chrysotie
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-012 Rétérence échantillon client : PO12 - RAREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 10”1 - Sl - Sal
# Observation(s) :
¥ Ragréage, Brumineux ‘ NA L # Chioroforme M2 RMETA |  lleguern # Aucune fibre damianie n'a éé dMectée =
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV 7801 22 T2- E-man servicaciertiawions & sur www colraclt  ESSALS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analyebs ‘ Muha:c;ouwo M B T Nb Méthode !.‘.' e Résultat

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-013  Référence échantilion client : P013 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R¢2 - SANITAIRE - WC 1 - B - Mut
:l Observation(s) :

®
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‘ ¥ Ackde |
# Calle de falenceicarmelage ‘ N/A #1 ‘ chioth: #2 ®META| lleguern

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

e ——— 1

Référonce echantillon FlashLab : 24FP017397-014 Rétéronce échantilion client : P014 - COLLE DE CARRELAGE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT « R+2 - SANITAIRE - WC 1 - Sol - Sol
|# Observation(s) :

T T T T

# Calle do fatence/canelage ‘ NA a m;““"l #2  WMETA| Woguern

¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-015 Rétéronce échantilon client : PO15 - COLLE DE PLINTHE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOY - R+2 - SANITAIRE - WC 1 - Toutes zones - Mur

'# Observati H dtbrogine s0us forme d'un mblange de poudre el de potits fragments do matériaux ne Pouvant &re sépans.
# Ceile do fajence/cametage. Endull, | # Acko
nd ies NA " chiorhyd M2 WMETA | leguern

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-016 Rétérence échantilfon client : P016 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - C - Mur

# Obser  Cortains o Téechantillon sont Frabies et Incorpords dans dautres non
# Clle do falenceicamelage. Papier, # Ackdo [
‘ NiA wo|o Soe | #2 | RMETA|  beguern

Indssocatios

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMecide **
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
a F E L N 1-5952
as Made in F Stte do Longlumean
1, Tramin e Sautn 0Lorgumen e in France Peetée dsponible
TH OV 7801 22 T2- E-man servicaciertiawions & sur www colraclt  ESSALS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée ‘ Ovscriptionmicroscopique: | __ Priparation | ____Analyse P

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397-017  Raférence échantilion client : P17 - PLAQUE BITUMINEUSE ANTI VIBRATION
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - C - EVIER
:l Observation(s) :

®
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# Plague bRumineuse ‘ NA " # Chioroforme #2 RMETA|  lloguemn

77777 A— | |

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

Référonce echantillon FlashLab : 24FP017397-018 Rétéronce échantillon client : PO18 - RAGREAGE + COLLE
| Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - LOCAL CUISINE- DETENTE - Sol - Sol

|# Observation{s) : Les couches sont ou ol pour les
! T T T T
" *¥ Acde | -
# Ragréage NA " chiochya M2  WMETA| Beguern # Aucune fibre Tamiante n'a &6 oioctde
;g"" "'f'.:; Trace(s) de Ragréage. ‘ NiA #1 | # Térahydrofurane | #2  #META | Boguern # Aucune fitre damianto n'a &6 docite **
Référance échantilon FlashLab : 24FP017397-019 Référonce échantillon client : P019 - RAGREAGE + COLLE |
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU § - Sol - Soi
:lmm»:mmmm h o el pour les
# Ragréage ’ NA s # Acide #2  AMETA| Noguern # Aucune fitre damiande N'a &6 SHectibe **
chiorhydrique |
¥ Colle jaune, Trace(s) de Ragréage, ‘ NiA #1 | #Tétrahydrofurane = #2  #META | Beguern # Aucune fibre damiante N'a &é célectée ™

ndssocabies

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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DEMOLITION
IMMOBILIER
1, emin 08 Sautw OLorgamesy
TH 017601 22 2B savicechertfavhint &
VGIori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397
Laurent HUCHER Rétérence cllent : S003875
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Desiription microasopiaue Poipacation: | i Analyse

| Ritéronce échantiiion FlashLab : 24FP017397-020  Raférence échantilion client : P020 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 5 - Plafond - Faux-plafond
ilwolin) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dlre séparés.

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

Réf. : 5003675 A

ACCTdStaton cofrac
aFEL N 1-5952
)\ Stte de Longjumean
Made in France Poetée dsponible
sur www colraclt  ESSALS

Date do riception : 2611/2024
Edition du rapport : 271172024 4 1646

Résultat

# Enct, Plaque semi due, Indissociables

¥ Acide

NA ’ £l chloe

w2 lME‘(A; loguern

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-021

Rétéronce échantillon client : P21 - Endult + peinture

| Localisation : BATIMENT ENTREPOT « R+2 - BUREAU 5 - D - Mur

|# Observation(s) : Pelnture : absence

T

" # Ackle | -
# Enait ‘ NiA " chiochydrique 2 | WMETA |  lleguern # Aucune fibre damianto n'a &6 coctée
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-022 Rétéronce échantillon client : PO22 - mastic vitrier
\ Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU & - C - Fendtre metalique
'# Observation{s) : |2 totalité de I'échantiion a 66 utiéss
¥ Mastic NA " o Tétrahydrofurane = M2 WMETA | leguern W Présence damiante de lype Chrysotie
| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-023 Référence échantilfon client : st - PANNEAU DE CLOISON
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 6 - C - Cloisons
# Obser : Certains de 'échantilicn sont friabies et incorpords dans d'aulres non
# Endit { NA u # Acde #2  BMETA|  mouknin # Aucune fitre damiarte ra &6 dMectbe ™
chiorhydrique |
¥ Peinture, Canton, Indssociables ‘ o Chiocoformme mouknin ¥ Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée **

NA "

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma
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DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrhdtabon cofrac
BEEL. it
as Madein Stte de Longjumean
1, Cramin o4 Sautn PIP—" e in France Peetdo dsponible
TH OVTE 0132 T2-E-man sevicaclenttatint & sur www.corach  ESSAIS
leori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
. [ Description microscopique | Préparation
Phase analyséo ‘ MOLP BT B Py Ry Résultat
Riféronce échantilion FlashLab : 24FP017397-024  Rétérence échantilion client : P024 - BANDE CALICOT+ ENDUIT+ PEINTURE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - DEGT- CIRCULATION 1 - Toutes zones - Mur
:Imurvlloml) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelits fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
‘ # Ackde [ ; =
# Encst ‘ NA £l chiochydrique #2 ®META|  mouknin # Aucune fitre damiante n'a 6 diectde
# Peinture, Endult, Papler calicct, Indsssociables NA # # Chloroforme #2 ®#META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é OMectée ™
| Rétéronce échantilion FiashLab : 24FP017397.026  Référonce échantilion client : P25 - RAGREAGES COLLE 1
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU & - Sol - Sl
|# Observation{s) : Les couches sont ou | pour les
# Ragréage, Calle jaune. Indissoclabies NA #1 | # Tétrahydrofurane | #2  #META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 ditecibe ™
# Matérau bRumineux NA " # Chioroforme #¥2 | ®META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 diteclée **
| Rétéronce échantion FlashLab : 24FP017397-026  Référence échantilion client : P026 - ENDUIT + PEINTURE |
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - BUREAU 2 - D - Mur
% Observation{s) : Peinture : absence
# Enat NiA # Aok #2  #META|  mouknin # Aucune fibre damianto n'a &4 diectée ™
chlochydnague |

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
L0 bte 0 OMACHON 083 10068 T ts 00 0.1% 60 Masse IvaS LN (bt 26 CONMINGE T MONS 7 % €5 OMIDE 7 COUTH Ou MHIADN 06 COUTHS NIMOOMIes
L8 NEISECION G 08 SCUMArt MEE B0OME Qo8 SOUE 53 1me FEAZHE LEB RN 1e B ICOOMRT O S OGN SOUTVE § TUE Lu OOraore e S3rat 40 reIoneatie O TENNSEINTage o Su SrEMYATAN! 00 4Chardicrm, QU INCOmEent aninemant U SemArGRr
Bt nScaton coAaTe o) Shunon. SRagE SChrDIcn aul Consain ate 8 dre pripied
Sauies o8 DRsAtOn s HerCAdes A7 le ApnboR § G808 08 COOUTENT 00 eTRTUES S0U8 1 COUNT Ju (RO EOINA, SN TBTEEE O a0 SO100re 2010 MOt pir FaTEch DU 24 Gecemive 20%
PO K8 EEQATHCE SOMIVATIe 3y MOLP, Une 15 G058 s 0K e Wrgeer BG4 § 0.2 moneere )

RERRFOR 12 ™"

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

hod Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

l- lte Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
Qualiconsu Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

IMMOBILIER

Page 58 /68

Rapport de Repérage Amiante Avant Démolition



- QUG“CO“SU'E RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrdctabion cofrac
a F E L N 1-5952
as Madein Stte do Longlumean
1, Craemin o0 St PIP—" e in France Peetbe dsporible
TH OVTE 0132 T2 Erman | Servcectert it & sur www.corach  ESSAIS
rdlori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Dnnduha:ac;ouw. | Préparation - Résultat
| Ritéronce échantilon FlashLab : 24FPO17397.027  Réference échantilion client : PO27 - DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE [
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - ZONE DE STOCKAGE ENTREPOT - Sol - Sol
:l Observation(s) :
# Ragréage, Btumineux NA o # Chloroforme: #2 ®META|  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectde ™
# Plaque souple NA #1 | #Tétrahydrofurane = #2  #META | mouknin # Aucune fibre damiante n'a &6 oMectée ™
| Rétéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397.028  Réference échantilion client : P028 - DALLE DE SOL + RAGREAGE + COLLE z
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - PALIER - ESCALIER - Sof - Sal
|# Observation(s) : Les couches sont ou o pour les
| _Dolle de sol : absence = P £ i
¥ Ragréage, Colle jaune, NA #1 | #Térahydrofurane = #2  ®META |  mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é diteciée ™
| Rétérence échantilion FlashLab : 24FP017397-020  Référence échantilion client : P029 - COLLE DE PLINTHE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT - R+2 - CAGE ESCALIER n*1 - Toutes zones - Murs
|# Obsorvationds) :
# Cale, Dur NA # f &cide #2  #META| mouknin # Aucune fite damiante n'a & dioctie **
2 chiorhydrique |
| Rétérance échantiion FlashLab : 24FPO17397.030  Référonce échantifon ciont : POY0 - RAGREAGE = COLLE =
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - DEGT 1 - PALIER ESCALIER - Sol - Sol
¥ Obsorvation{s) : Les couches sont ou ol pour les
18
# Colle jaune. Ragréage. Indissoclabies NA #1 | # Telrahydrofurane | #2  ®META|  mouknin # Aucune fitre damiante n'a &6 ditectbe ™

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
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DEMOLITION
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Réf. : 5003675 A

Accrdctabion cofrac
BFEL .y 00
as Madein Stte do Longlumean
1, Cramin o4 Sautn PIP—" e in France Peetbe dsporible
TH 01760132 12- e sevicecientGRawias & sur wwweolrack  ESSATS
leori : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réforence FlashLab : 24FP017397 [ Dato do réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
e ke Description microscopique | Préparation | Analyse e
MOLP Nb Mithod, Analy
Référonce échantilion FlashLab : 24FP017397-031  Raférence échantilion client : P031 - DALLE DE SOL + COLLE + RAGREAGE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - ENTREPOT- SANITAIRE 4 - Sol - Sol
:l Observation(s) : Les couches sont o el pour les
:\:"‘9 iy Trace(s) de Ragréage. NA 91 | #Teuahydroteane | #2 | META|  mouknin # Aucune fibce damiante 'a 6 GMectbe **
# Coile nolre « ragréage NiA = # Chloroforme #2  #META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a &é dMectée ™
¥ Calle nokre o ragréage ¥ Matériau granuleux w2 # Thermique M2 M MOLP | pkouangang NA
| | |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397.032 Référence échantilion client : P032 - RAGREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - BUREAU 1 - Sol - Sol
% Obsorvationds) : Les couches sont adhiérentes ou enlreméibes ot pour les
W Acide " -
# Ragréage NA L chiochydrique #2  ®META|  mouknin # Aucune fibre damlante n'a &é dMteclée
S Ccvelume: Treceis) e Secriene: NA W1 | W Téshydcohzane | M2 WMETA|  mouknin # Aucune fitre damiarte h'a & Mecte **
ssocabies |
| Rétérence échantiilon FlashLab : 24FP017397-033  Raférence échantiiion client : PO33 - masti vlrier
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - BUREAU 1 - Fagade(s) - Fendtre metaliique
|# Observation{s) :
|
# Mastic ‘ NA #1 | # Térahydrofurane #¥2  #META| mouknin # Présence damianle de type Chrysotie

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
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6 FlashLab

1, i 08 Satn 0w -
TH O TE 01 22 T2 Emar servicectent Dl &

rdlou : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY [ Réfdrence FlashLab : 24FP017397

Laurent HUCHER Réteronce client : 8003875
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
[ Phase analysée Description microscopique 7'!‘9!!'007:
MOLP Nb

| Ritéronce échantilion FlashLab : 24FPO17397-034  Référence échantilion client : PO34 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SANITAIRE WC 1 - Toules zones - Mur
il Observation(s) :

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
DEMOLITION

Réf. : 5003675 A

ACCTdStaton
a F E L ao:f&ﬁ:\m
Made in France Peetée dsponible
SUr www colrac fr

Date do riception : 2611/2024

cofrac

ESSAIS

Edition du rapport : 271172024 4 1646

Résultat

| MAcke [
# Calle de fatence/carrelage NA 1 | chiochyd w2 lME‘(A: mouknin

|

# Aucune fitre damiant n'a ¢ diectde ™

| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-035  Raférence échantifion client : P035 - COLLE DE PLINTHE

| Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SANITAIRE WC 1 - Toutes zones - Mur

|# Observation{s) : Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelits ragments de matériaux ne pouvant &re séparés.
T

T T T
* Ackde
chlerhydrique

# Coile de falonceicarretage, Enduil, ‘

Indissociables WA ol

2 | WMETA|  mouknin

¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397-036 Rétéronce échantillon client : PO36 - RAGREAGE + COLLE
\ Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - DEGY - CIRCULATION 2 - Sol - Sol
'# Observationy{s) : Les couches sont o ol pour les

¥ Ragréage. Colle jaune, b NA #1 | o Tétrahydrofurane = M2 | WMETA |  mouknin

M Aucune fitre damiante n'a &é dilectée =

| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397.037 Reéférence échantilon client : mér - RAGREAGE + COLLE
Localisation : BATIMENT ENTREPOT- R+1 - SALLE DE REUNION - Sai - Sol
|# Observation(s) : Los couches sont o o pour los

¥ Ragréage, Colle jaune, { NA M1 | #Térahydrofurane = M2 ®META | mouknin

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

# Aucune fibre damianie n'a éé dMectée =
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Réf. : 5003675 A
Accrhdtabon cofrac
BEEL i
as Made in F Stte de Longjumean
1, Cramin 08 Sautn 0 Lorgmeny e in France Poetbe dsponible
TH OV TE 0122 T2 Emar servicectentlavin & sur wwweolracht  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 247 P017397 Date do rhception : 26112024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
. | Description microscopique | Préparation | Analyse
Phase analysée MOLP Nb Nb Méthod " Résultat

| Riféronce échantillon FlashLab : 24FP017397-038
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Sdi - St

Rétérence échantilion client : P038 - COLLE DE CARRELAGE

®
t RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

:I Observation(s) :
‘ # Acide [ ; =
# Calle de fatence/carrelage ‘ NA L chiochydrique #2 ' ®META| mouknin # Aucune fibre damiante n'a ¢ dMectée
| Rétérance échantilion FlashLab : 24FP017397-039  Référance échantifion client : P039 - REVETEMENT ANTI DERAPANT
| Localisation : RDC - CAGE ESCALIER n*2 - Sol - Escafler n'1
'# Observation{s) :
r T 1 T
# Matoriau dur NA a1 m;m‘ #2  WMETA|  mouknin # Aucune fibre Tamiante Vs &6 SMoctbe **
| Rétérence échantilion FlashLab : 24FPOI7397-040  Référance échantilion client : P00 - COLLE DE CARRELAGE o -
Localisation : RDC - CAGE ESCALIER n*2 - Sol - Escalier n'2
'# Observation(s) :
# Celle de fatenceicamrelage NA " cN:rmw M2 WMETA|  mouknin W Aucune fitre Famiante va &6 dblectée **
Réféeronce échantillon FlashLab : 24FPO17397-041  Référence échantillon client : PO41 - MACTIC VITRIER
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Facade(s) - Fendire metalique
# Observation(s) :
¥ Mastic NA " # Tétrahydrofurane |~ M2 ®META | g ¥ Aucune fibre damiante n'a &é dMectbe =

NA = N Acgieatie Gu N Conchusnt S50a e 00 dLn Ma

L0 It 00 OHOACEON 009 10068 TOMarte 0 0.1% 60 MIese IveC LN Ivbiy 3 CoMANS iy MONS 75 % 63 DMDM0E DA7 COUT Su MHI0N 08 COUTHS NIMGONIes
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G FlashLab areL oI 05

Made in France Peetée dsponible

TN TSN T Tk st ¢ surwww.colracst  {SSATS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 T Date de riception : 261172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Muha’:{:"‘w' Priparation | — :9‘!' o Résultat
v - -— - - ] S — - Sl - — - A"bn S
Rétéronce échantillon FlashLab : 24FP017397.042 Rétérence échantilion cllent : P042 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : ROC - ENTREE - ACCUEIL - Plafond - Faux-plafond
ilwolin) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
# Endat, Plaque semi dure, Indissociables NiA 87 | e #2  AMETA|  aupu # Aucune fitee damiante n'a éé Siectée ™
| Référonce échantillon FlashLab : 24FPO17397-043  Référence échantifion client : PO43 - ENDUIT + PEINTURE
| Localisation : RDC - ENTREE - ACCUEIL - Toutes zones - Murs
|# Observation(s) : Echantilion hitérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de pelits fragments de matériaux ne pouvant 8re séparés.
T T T T
# Encit, Peinlee, Indissocables ‘ NA m # Chioroforme M2 | WMETA | S ¥ Aucune fitre Tamianto n'a &6 cilectbe =
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-044 Rétéronce échantillon client : P044 - COLLE DE CARRELAGE
| Localisation : RDC - BUREAUX - Sat - Sol
'# Observation{s) : Echantiion hétérogéne sous forme d'un mblange de poudre el de petits fragments do Matériaux ne pouvant &re séparnts.
# Caile do fatenceicarrelage. Joink, Our, | 4 | #Acke ~
nd ies ‘ NA " chiorhyd M2 | WMETA | dupu M Aucune fitxe damiante n'a &é dMlectée
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-045 Référence échantillon client : PO45 - COLLE DE FAIENCE
Localisation : ROC - Culsine - Toutos zones - Murs
# Observation(s) :
¥ Caolle de falenceicarretage { NiA " 3 # Ackle é M2 RMETA|  dugpu # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectée =

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
L0 bte 0 OMACHON 083 10068 T ts 00 0.1% 60 Masse IvaS LN (bt 26 CONMINGE T MONS 7 % €5 OMIDE 7 COUTH Ou MHIADN 06 COUTHS NIMOOMIes
L8 NEISECION G 08 SCUMArt MEE B0OME Qo8 SOUE 53 1me FEAZHE LEB RN 1e B ICOOMRT O S OGN SOUTVE § TUE Lu OOraore e S3rat 40 reIoneatie O TENNSEINTage o Su SrEMYATAN! 00 4Chardicrm, QU INCOmEent aninemant U SemArGRr
Sat nScaton coAr T a0 SOMITAON. Shagut ShIrOICN aul Conmdnt acte § e Eripand
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ACCTdStaton cofrac
FlashLab AFEL  wrione. OF
o
¥ e deucd AL acelmn Made in France Poetée dsponible
TH OVTE 0132 T2-E-man sevicaclenttatint & sur www.corach  ESSAIS
“Cllent : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Réforence FlashLab : 24FP017397 T Date de riception : 261172024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée Muha’g{‘:"‘w' _Pripaestion: | — :n‘!' o Résultat
L= & ! ol - < emant | Nb_jiéthos
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP017397-046 Rétérence échantilion cllent : P46 - COLLE DE CARRELAGE
Localisation : ROC - DEGT SANITAIRES - Sol - Sol
;:Mom-) : Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de pelils fragments de matéraux ne pouvant dire séparés.
fLCole.co Bincaeniage. . P, NA 7 | e M2 |RMETA|  dupu # Aucune fitee damiante n'a éé Siectée ™
| Référonce échantillon FlashLab : 24FP017397-047  Rétérence échantifion client : PO47 - COLLE DE PLINTHE
| Localisation : RDC - DEGT SANITAIRES - Toutes zones - Murs
|# Observation(s) Echantilion hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de pelits fragments de matériaux ne pouvant 8re séparés.
T T T T
R Cad s Memretcuniaon Eni. ‘ NA | iioke w2 AMETA|  owpw # Aucune fibce Jamiante s &6 Sectoe =
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO17397-048 Réferonce échantillon client : P04 - COLLE DE FAIENCE
\ Localisation : RDC - DEGT SANITAIRES - Toutes zones - Murs
'# Observationys) :
| 4 | #Acke ~
¥ Colle de fatence/carrelage ; NA " ‘ chiorhyd M2 | WMETA | dupu M Aucune fitxe damiante n'a &é dMlectée
| Référence échantillon FlashLab : 24FP017397-049 Référence échantillon client : P049 - DALLE DE FAUX PLAFOND
Localisation : ROC - BUREAUX - Plafond - Faux-plafond
# Obser 3 50Us forme d'un mélange de poudre el de petits ragments de Matériaux ne pouvant dtre séparés.
# Endiit, Plaque semi dure, Indissocisbles { NA wo | hacke o | w2 eMETA|  oum # Aucune fibre damiarte n'a &6 ditectbe **

NA = N Acgieatie tu Noh Conchusrt 430 o e dun Male
L0 bte 0 OMACHON 083 10068 T ts 00 0.1% 60 Masse IvaS LN (bt 26 CONMINGE T MONS 7 % €5 OMIDE 7 COUTH Ou MHIADN 06 COUTHS NIMOOMIes
L8 NEISECION G 08 SCUMArt MEE B0OME Qo8 SOUE 53 1me FEAZHE LEB RN 1e B ICOOMRT O S OGN SOUTVE § TUE Lu OOraore e S3rat 40 reIoneatie O TENNSEINTage o Su SrEMYATAN! 00 4Chardicrm, QU INCOmEent aninemant U SemArGRr
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TPOS KT8 AT SOMIVATIE 3y MOLP, e 158 008 0w U Irper Bsdreu § 0.2 moneite )

RERRFOR1Z LU

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

r . Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

hod Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX

l- lte Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B
Qualiconsu Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

IMMOBILIER

Page 64 /68

Rapport de Repérage Amiante Avant Démolition



- QUG“CO“SU'E RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT
A 4

DEMOLITION
IMMOBILIER

Réf. : 5003675 A

Accrhdtabon cofrac
BEEL i
as A Stte de Longjumean
. Made in France Peetée dsponitie
1, remin 00 Sautn 0 Longas
TH 017601 22 12 B mocﬂ:lme? sur www.corach  ESSAIS
Vouqu : QUALICONSULT - CHATENAY MALABRY | Rétérence FlashLab : 247 P017397 | oate de réception : 26/11/2024
Laurent HUCHER Rétérence client : S003875 Edition du rapport : 271172024 4 1646
49 avenue de la Division Leclerc Adresse du site : 6-8 rue des 15 Arpents - 94310 Oty
§2290 CHATENAY MALABRY
Phase analysée | OwsrimcamidosiRde; | . Pipacilion: | ___Acsyee | Résultat

| Rétéronce échantillon FlashLab : 24FP017397-050  Référence échantilion client : P50 - COMPLEXE DE RAGREAGE
Localisation : ROC - ZONE DE STOCKAGE - ENTREPOT - Sol - Sol

:I Observation(s) :
# Ragréage, Btumineux NA £l # Chiloroforme #2 RMETA| daupu # Aucune fibre damiante n'a &6 dMectde ™
Méthodes de préparation et d'analyse pour 1a ¢  de fibres dans les maté ot produits :
ﬁmruon MOLP (Miroscopie Onwu' 4 Lumibre Polarisde) selon 1a méthode nteme R-RAN-MOP-1-4 ot anm MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
META a selon les Intemes R-RPP.-MOP-1.4 e R-RPP.-MOP-1.5, ot analyse META selon la norme NF X43.050.

SONIOLP LSt ctyel de Tl Seut Everialiontrt ralinmar Ut e 6 e & armants SeOTement SERY Aties’ NWABse 810 Inte 2 Sbtectin
SOMETA L HShansiion oo 04 Fessn Daut vt elemert rentermer one WOe a0 e @ amants Ribriese 4 Inite de Glecson

Valldé par : LIPINSKI Joanna g . .
Technicienne de Laboratowe X - /\bﬁ\ .IL 1

NA = Non Asgticatie tu Nos Conclart 200 10 00 0Ln Mate
L8 5te 00 OHACTON 008 10068 T aarte 00 0.1 00 M0se VeI LN IVRB 26 COMANCe Ty MONS #5 % 08 DRBITE DAY COUTE O MENDN 08 COUNES NIWMIO N
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Q ATTESTATION D’ASSURANCE o

000

ENTREPRISE

ATTESTATION D’ASSURANCE

ASSQCI1
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : QUALICONSULT IMMOBILIER
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS — Batiment E - 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n®127106241 destiné a garantir les conséquences pécuniaires des fautes,
erreurs, omissions qui pourraient étre commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.
Les missions :

Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,

Diagnostics amiante avant-vente,

Dossier technique amiante,

Diagnostic gaz,

Diagnostic termites,

Exposition au plomb (CREP),

Risques naturels et technologiques,

Diagnostic de performance énergique,

Diagnostic légionellose,

Diagnostic radon,

Etat des lieux,

Prét conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro,

Contréle périodique amiante,

Etat parasitaire,

Loi Carrez,

Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,

Etat de l'installation électrique intérieure,

Milliémes/Tantiémes,

Diagnostic technique SRU,

Recherche de plomb dans I'eau,

Recherche de plomb avant et aprés travaux,

Etat descriptif relatif a la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),

Assainissement autonome et privatif,

Diagnostic conformité piscine,

Diagnostic gestion des déchets issus de demolition,

Assistance dans |'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret

2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Reéfractaires,

Mesure d'empoussiérement

Controle visuel amiante

Analyse machefer

Potabilité de I'eau

Analyse ponctuelle d’éléments vis-a-vis de I'amiante

Dossier amiante partie privative (DAPP)

Analyse ponctuelle plomb

Chiffrage remise en état aprés état des lieux de sortie

Diagnostic installation d'assainissement non collectif

Diagnostic installation d'assainissement collectif

Diagnostic alex pour QUALITEL

Diagnostic Sicile cristalline.

Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 — C40)

Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif

a l'audit énergétique mentionné a l'article L.126-28-1 du code de la construction et de I'habitation.
o Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la demolition ou

de la renovation significative DPEMD (arrété du 26/03/2023)
Les sommes assurées -

o RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre

o RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Elle ne
peut engager la compagnie au-dela des clauses, limites et conditions de la police a laquelle elle se réféere, notamment en cas de
suspension et de résiliation.

00 0000000000000 0000C0DO0O0CO0OO0OCO0OO

0000000000000 0

Fait a Paris, le : 26/12/2023 L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Sacial | 1402 Mare 2 Aneaac Oy
72050 LE MANS CEDEX %

gl

SO0 Casurante Mutuehie § COlsNons taes. SOOME ANcryme, Ju CAORM O 53T 052 308 euros  SCOME TASIFANCE MUILEDE § CONSANONS txes SOOME snonyme. U CApEAl 0 142 622 938 s
RCS Le Mans 775 652 120 RCS Lo Mans 440 048 882 RCS Lo Mars 775 652 118 RCS Le Mans 480 042 174
Siges S0GaUK - 14, boukevard Mane et Alexandre Oyon - 72000 Le Mars Cedex @ - Entrepnses régies par e cooe des assurances
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DE QUALIFICATION

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a

Monsieur HUCHER Laurent

techniques tels que définis a l'article L271-4 du code précité

RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la
Construction et de 'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics

Réf. : 5003675 A

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France

Le Triangle de I'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B

DOMAINES TECHNIQUES
| Datede | Z
Validité du
afa 242 Certification | &
Références des arrétés | “originale | Certificat’
|
Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des ‘
Amiante avec mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 2410912020 23/09/2027
d'accréditation des organismes de certification |
Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des
Amiante sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 24/09/2020 ‘ 23/09/2027
d’accréditation des organismes de certification
Date : 24/09/2020 Numeéro de certificat : 8219942
Laurent Croguennec, Président cofrac
* Sous réserve du respect des dispositions contracluelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus CERTFICATON
Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des DE PERSONNES
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'erganisme. ACCREDITATION
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www .bureauveritas fricertification-diag ‘;“:ﬂz @
Yt wowrw cofrac i
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