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Objet 
 

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission 
« Travaux ». Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres 
d’amiante à l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre et est réalisé pour satisfaire l’exigence du code 
du travail portant sur l’évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF 
X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles 
bâtis ». 
Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du 
présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d’ordre. 
Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante doit être transmis à toute personne 
physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. 
 
Références réglementaires : 
Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail. 
Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-
251 du 27 mars 2019. 
Arrêté du 23/01/2020 modifiant l’arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans 
les immeubles bâtis. 
Bien objet de la mission : 
 

Bâtiment : BATIMENT 32 

 

Adresse : 
6-8 rue des Jardiniers 

60300 SENLIS  

Propriétaire et 
donneur d’ordre : 

Service de l’immobilier et de l’environnement 
professionnel 

Sous-direction de l’immobilier et du cadre de vie 
Bureau immobilier et maîtrise d’ouvrage (BIMO) 

10, rue du centre 93196 NOISY-LE-GRAND 

Programme de 
travaux : Réfection globale du bâtiment 

Date de commande : 28/04/2022 

Date de rapport N° de 
version 

Opérateur de 
repérage Rédacteur Validation 

15/09/2022 2 
Ahmet KARAMAN 

 

Antoine MIRANDE 

Antoine 
MIRANDE 

 

Olivier MYRTIL 

24/09/2024 3 
Olivier MYRTIL  

Certificat ICERT N°CPDI 3740 
délivré le 05/06/2022 et 
expirant le 04/06/2029. 

 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été 

repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante. 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l’amiante avant réalisation de travaux 
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1. Renseignements concernant la mission 
 

1.1. Organisme chargé de la mission 
 
Raison Sociale :  INAXE 

Adresse :  2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES 
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON 

Numéro SIRET : 439 685 421 000 75 

Compagnie d’assurance : 
 

Nom de la compagnie : VHV ASSURANCE France 
N° de police : 439.685.421 - Valide jusqu’au : 31/12/2024 

 

1.2. Information sur le bâtiment 
 
Date de permis de construire ou, le cas 
échéant, date de construction :  Non communiqué 

Fonction principale du bâtiment :  Bureaux 

Autre renseignement : - 
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1.3. Programme et périmètre de repérage 
 

Localisation des travaux envisagés : Ensemble du bâtiment 32 
Délimitation de la zone concernée par la mission : Ensemble du bâtiment 32 et extérieurs. 
 

Programme de repérage :  
 

Ouvrages ou Composants de la construction A inspecter ou à sonder 
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités  

Plaques ondulées et planes X 
Ardoises, bardeaux bitumineux  
Eléments associés à la toiture X 

Éléments sous toiture X 
Étanchéité de toiture terrasse  

Fenêtres de toit, lanternaux, verrières X 
Parois verticales extérieures et façades  

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich X 
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage X 

Façades lourdes y compris poteaux X 
Menuiseries extérieures X 

Éléments associés aux façades X 
Parois verticales intérieures  

Murs et cloisons maçonnés X 
Poteaux X 

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) X 
Gaines et coffres verticaux X 

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques X 
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres X 

Plafonds et faux plafonds  
Plafonds X 

Poutres et charpentes X 
Gaines et coffres horizontaux X 

Faux plafonds X 
Suspentes et contrevents X 

Planchers et planchers techniques  
Revêtements de sols X 

Conduits et accessoires intérieurs  
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) X 

Clapets / volets coupe-feu X 
Vide-ordures X 

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques  
Portes et cloisons palières X 
Parois des équipements X 
Matériels en machinerie X 

Equipements divers et accessoires  
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, 

Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes 
X 

Convecteurs et radiateurs électriques X 
Fusibles à broche X 

Canalisations électriques préfabriquées X 
Coffres-forts  

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques  
Jardinières, bac à sable incendie  
Fondations et soubassements  

Étanchéité des murs enterrés  
Parois verticales et horizontales enterrées  

Conduits et fourreaux X 
Aménagements, voiries et réseaux divers  

Conduits, Siphons X 
Voiries  

Espaces sportifs  
Aménagements extérieurs X 
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1.4. Rapports précédents 
 
 

Type de 
rapport 

Référence du rapport Conclusion 

DTA 100020095 ; Réalisé par 
APAVE le 06/09/2006 

Présence d’amiante dans : 
- Enveloppe de calorifuge  
- Conduit de ventilation horizontal et vertical en 

Fibrociment 
- Couverture plaques ondulées Fibrociment 

 
 

1.5. Historique des visites réalisées 
 
 

Date de la visite Intervenants Objet 
29-30/08/2006 G. LEROY DTA 
17/05/2022 M Mirande/ M 

KARAMAN 
Diagnostic initial 

22/08/2022 M KARAMAN Visite des locaux non visités lors du diagnostic initiale + 
prélèvements complémentaires à la demande de Mme 
SMIRNOVA (prélèvement de carrelage) 

30/08/2024 Olivier MYRTIL Visite de la machinerie + trémie de l’ascenseur. 
 
 

1.6. Désignation du laboratoire d’analyse 
 
 

Nom : Eurofins Eichrom Amiante SAS 

Adresse : 
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière 

35170 Bruz, FRANCE 

Accréditation 1-6491 

 
 

Nom : ITGA ITGA ITGA ITGA 

Adresse : 

Parc Edonia - Bât. R - 
Rue de la Terre Adélie CS 
66862 

35768 ST GREGOIRE 
Cedex 

15 Route des Gardes 

92197 MEUDON CEDEX 

 

Parc d’affaires Espace 
Performance - Bât. K 

35760 ST GREGOIRE 
Cedex 

Arteparc - Bât. E – Route 
de la Côte d’Azur - CS 
30012 

13590 MEYREUIL 

Accréditation 1-5967 1-5969 1-5970 1-1029 
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1.7. Avertissement 
 
L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant 
de l’amiante s’applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec 
l’immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis »). 
Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l’immeuble sur lesquelles les 
travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)  
Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, la liste des matériaux de 
construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux 
envisagés (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L’annexe I de l’arrêté 
du 18 juillet 2019 représente la base du repérage. 
 
L’inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations 
approfondies destructives ou des démontages particuliers. 
 

 En l’absence d’accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules 
les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées 
comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant 
pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l’objet du repérage. Il appartient au 
donneur d’ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été 
listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d’ordre et/ou le propriétaire 
disposent d’un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été 
visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l’issue de ce délai aucune remarque 
n’a été formulée par le donneur d’ordre, les rapports seront considérés comme étant validés 
en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, 
une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d’ordre ; cette visite fera 
l’objet d’une facturation complémentaire. 

 Tout rapport lacunaire doit faire l’objet d’investigations complémentaires. Ces investigations 
feront l’objet d’un complément de facturation. 

 Notre cabinet s’engage à ne sous-traiter aucune mission. 

 Notre cabinet reste à la disposition du Maître d’œuvre pendant toute la phase des travaux afin 
de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux. 
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2. Conclusions du rapport 
 

 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été 
repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante. 

 
 

 
Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne 

physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. 
 

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante 
 

Local ou zone 
présentant des 

similitudes 
d’ouvrage 

Localisation 
Description 

(Prélèvement ou 
justificatif) 

Etat de 
dégradation 

Estimation de 
la quantité Photographie 

SOUS-SOL 

Chaufferie Réseau 
eaux 

Joint brides  
(Prélèvements : 
P55-P56-P57) 

Non 
dégradé 

Ensemble 
du réseau 

 

 
 

 
 

REZ-DE-CHAUSSEE  

Garage Poteau 
Poteau en fibres 

ciment 
(Sur jugement 

personnel) 

Non 
dégradé 1u 
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 Local ou zone 

présentant des 
similitudes 
d’ouvrage 

Localisation 
Description 

(Prélèvement ou 
justificatif) 

Etat de 
dégradation 

Estimation de 
la quantité Photographie 

Garage/ 
ensemble des 
plafonds de 
l’étage 1bis 

Plafond 
Faux plafond + 
laine minérale 

(Idem P12*) 

Non 
dégradé 190 m² 

 

 
 

REZ-DE-CHAUSSEE HAUT 

12 bureau 
01/13 bureau 
02/26 bureau 

10 

Revêtement 
de sol 

 Dalle de sol 
souple bleu 

30x30 + colle 
jaune + 

ragréage + colle 
noire 

(Prélèvement : 
P31) 

Non 
dégradé 66m² 

 

 
 

Escalier Sous-face 
escalier 

Enduit + 
peinture 

(Prélèvement : 
P35) 

Non 
dégradé 10m² Non exploitable  

ETAGE 1 

27 stockages 
01 

Conduit de 
ventilation 

Joint gris tressé 
entre collier de 

serrage et 
conduits de 
ventilations 
(Prélèvement : 

P41**) 

Non 
dégradé  NQ 

 

 
 

      



 

Réf : D0403-DI-DAAT_v3  Page 8 / 52 

Mission de repérage des 
matériaux et produits contenant 

de l’Amiante Avant Travaux 
 
 Local ou zone 

présentant des 
similitudes 
d’ouvrage 

Localisation 
Description 

(Prélèvement ou 
justificatif) 

Etat de 
dégradation 

Estimation de 
la quantité Photographie 

Du Sous-sol à la toiture 

Chaufferie, 
WC, 33 

dégagements 
05/36 surface 

libre 

Conduit 
Conduit en fibres 

ciment 
 (Prélèvement : P08) 

Non 
dégradé 2 U 

 

 
 

  
 

 

ETAGE 1bis 

Toiture Toiture 
Plaque ondulée 

fibreuse 
(Prélèvement : P11) 

Non 
dégradé 660m2 

 

 
 

Ensemble des 
plafonds + 

garage 
Plafond 

Faux plafond + 
laine minérale 

(Prélèvement : P12*) 
 

Non 
dégradé 330m2 
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 Local ou zone 

présentant des 
similitudes 
d’ouvrage 

Localisation 
Description 

(Prélèvement ou 
justificatif) 

Etat de 
dégradation 

Estimation de 
la quantité Photographie 

EXTERRIEUR 

Façade et 
pignon 

Façade et 
pignon 

Enduit + 
peinture  

(Prélèvement :  
P15-P89) 

Non 
dégradé 600m2 

 

 
 

 
* Il a été repéré de l’amiante dans l’isolant du faux plafond. L’isolant de type laine minérale est un matériau qui 
part nature ne contient pas d’amiante. 
Ce matériau étant situé sous les plaques ondulées en fibres ciment, il s’agit probablement d’une pollution 

** Il a été repéré de l’amiante dans le joint gris tressé entre le collier de serrage et le conduit de ventilations. 
Etant visible qu’au R+1, et n’étant plus visible dans les autres locaux, Il conviendra de préciser sa localisation 
après curage 
 

NOTA : Il a été repéré de l’enduit + peinture sur façade du bâtiment. Le résultat n’étant pas homogène, il 
convient de considérer que l’ensemble des enduits + peintures sur façades et pignons contient de l’amiante 
  

2.2.  Liste des prélèvements effectués contenant de l’amiante 
 

DESCRIPTION REFERENCE DE 
L’ECHANTILLON ETAGE LOCALISATION  RESULTAT 

Conduit circulaire vertical 
fibreux + peinture  P08 Etage 1 bis Conduit 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile, riébeckite-
amiante (crocidolite) 

Plaque ondulée fibreuse 
grise en toiture  P11 Etage 1 bis Toiture Fibres d'amiante de type 

chrysotile 

Faux plafond type panocell 
(couche aluminium + laine 

minérale) 
P12 Etage 1 bis Plafond Fibres d'amiante de type 

chrysotile 

Enduit + peinture sur façade  P15 Etage 1 bis Façade  Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

Dalle de sol souple bleu 
30x30 + colle jaune + 

ragréage 
P31 Rdc haut Sol Fibres d'amiante de type 

chrysotile 

Peinture blanche sur sous 
face d'escaliers P35 Rdc haut Escalier Fibres d'amiante de type 

chrysotile 

Joint gris tressé P41 Etage 1 

Ensembles des 
colliers de serrage 
des Conduits de 

ventilations 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 
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DESCRIPTION REFERENCE DE 
L’ECHANTILLON ETAGE LOCALISATION  RESULTAT 

Joint de bride P55 Sous-sol Chaufferie Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

Joint de bride P56 Sous-sol Chaufferie Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

Joint de bride P57 Sous-sol Chaufferie Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

Enduit + peinture sur façade  P89 Extérieur Façade  Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

 

2.3. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante 

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante : 

Description Localisation Justification 

Portes pleines bois Portes coupe-feu 

 

 
 

Marquage ou documents techniques : 

Description Localisation Justification 

Matériels en machinerie Ascenseur / Machinerie 

 

 
Année 2005 
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  Information relative à un précédent rapport : 

Description Localisation 

Néant  

 

 Après analyse en laboratoire : 

 
REFERENCE 

DE 
L’ECHANTILLON 

DESCRIPTION 
LOCALISATION 

1 (bâtiment, 
hall, zone…) 

LOCALISATION 
2 

LOCALISATIO
N 3 RESULTAT 

P01 MUR ENDUIT PEINTURE 
ISOLANT ETAGE 1 BIS ZONE 36 MUR Amiante non détecté 

P02 MUR FACADE 
INTERIEUR ETAGE 1 BIS ZONE 36 MUR Amiante non détecté 

P03 
MUR CARREAU DE 
PLATRE ENDUIT 

PEINTURE 
ETAGE 1 BIS ZONE 40 MUR Amiante non détecté 

P04 CLOISON ENDUIT 
PEINTURE ETAGE 1 BIS ZONE 35 CLOISON Amiante non détecté 

P05 
SOL 

PEINTURE+CIMENT+ 
PLOYSTYRENE 

ETAGE 1 BIS ZONE 36 SOL Amiante non détecté 

P06 SOL DALLE BETON 
SOUS PLOYSTYRENE ETAGE 1 BIS ZONE 36 SOL Amiante non détecté 

P07 SOL PEINTUTRE 
RAGREAGE ETAGE 1 BIS ZONE 40 SOL Amiante non détecté 

P09 CALORIFUGEAGE+   
ISOLANT ETAGE 1 BIS ZONE 36 RESEAUX EAUX Amiante non détecté 

P10 ISOLANT 
CALORIFUGEAGE ETAGE 1 BIS ZONE 37 RESEAUX EAUX Amiante non détecté 

P13 PEINTURE ASCENSEUR ETAGE 1 BIS ZONE 33 ASCENSEUR Amiante non détecté 

P14 PEINTURE RADIATEUR ETAGE 1 BIS ZONE 40 RADIATEUR Amiante non détecté 

P16 ENDUIT FENETRES ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 

P17 ENDUIT PAILLETE 
ESCALIERS ETAGE 1 BIS ESC ESCALIERS Amiante non détecté 

P18 ENDUIT PLAFOND 
ESCALIERS ETAGE 1 BIS ESC ESCALIERS Amiante non détecté 

P19 JOINT VITRAGE ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 

P20 JOINT D'ETANCHEITE ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 
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 REFERENCE 

DE 
L’ECHANTILLON 

DESCRIPTION 
LOCALISATION 

1 (bâtiment, 
hall, zone…) 

LOCALISATION 
2 

LOCALISATIO
N 3 RESULTAT 

P21 NEZ DE MARCHE RDC HAUT ESC ESCALIERS Amiante non détecté 

P22 ENDUIT GOUTELLETTES RDC HAUT ZONE 26 MUR Amiante non détecté 

P23 FAUX PLAFOND RDC HAUT ZONE 20 PLAFOND Amiante non détecté 

P24 COLLE PLINTHES RDC HAUT ZONE 20 PLINTHES Amiante non détecté 

P25 COLLE DE CARRELAGE 
BEIGE RDC HAUT ZONE 22 SOL Amiante non détecté 

P26 CLOISON ENDUIT 
PAILLETE RDC HAUT ZONE 20 MUR Amiante non détecté 

P27 MORTIER RDC HAUT ZONE 20 MUR Amiante non détecté 

P28 COLLE PLINTHES RDC HAUT ZONE 20 MUR Amiante non détecté 

P29 COLLE CARRELAGE 
JAUNE RDC HAUT ZONE 20 SOL Amiante non détecté 

P30 DALLE DE SOL BLEU RDC HAUT ZONE 12 SOL Amiante non détecté 

P32 COLLE DE CARRELAGE 
JAUNE +RAGREAGE RDC HAUT ZONE 20 SOL Amiante non détecté 

P33 PEINTURE CONDUIT RDC HAUT ZONE 17 CONDUIT Amiante non détecté 

P34 COLLE DE FAIENCE 
20*15 BLANCHE RDC HAUT ZONE 17 MUR Amiante non détecté 

P36 CALORIFUGEAGE RDC ZONE 01 RESEAUX EAUX Amiante non détecté 

P37 MUR ENDUIT +CIMENT RDC ZONE 01 MUR Amiante non détecté 

P38 SOL ENDUIT PEINTURE RDC ZONE 01 SOL Amiante non détecté 

P39 FENETRES JOINT 
D'ETANCHEITE RDC ZONE 01 FENETRES Amiante non détecté 

P40 MUR ENDUIT DE 
REBOUCHAGE RDC ZONE 01 MUR Amiante non détecté 
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 REFERENCE 

DE 
L’ECHANTILLON 

DESCRIPTION 
LOCALISATION 

1 (bâtiment, 
hall, zone…) 

LOCALISATION 
2 

LOCALISATIO
N 3 RESULTAT 

P42 MOUSSE SOUS 
CAISSON ETAGE 1 ZONE 27 VMC Amiante non détecté 

P43 JOINT DE BRIDE RDC ZONE 01 MUR Amiante non détecté 

P44 COLLE DE FAIENCE 
BLANCHE 20*20 ETAGE 1 ZONE 28 MUR Amiante non détecté 

P45 COLLE DE FAIENCE ETAGE 1 ZONE 31 MUR Amiante non détecté 

P46 MUR 
ENDUIT+PEINTURE ETAGE 1 ZONE 28 MUR Amiante non détecté 

P47 SOL COLLE DE FAIENCE ETAGE 1 ZONE 29 SOL Amiante non détecté 

P48 PLINTHES GRISES ETAGE 1 ZONE 28 MUR Amiante non détecté 

P49 FAUX PLAFOND SOUS SOL ZONE 47 PLAFOND Amiante non détecté 

P50 MUR ENDUIT PAILLETES SOUS SOL ZONE 47 MUR Amiante non détecté 

P51 MUR ENDUIT PEINTURE SOUS SOL ZONE 63 MUR Amiante non détecté 

P52 MUR ENDUIT 
GOUTELLETTES SOUS SOL ZONE 55 MUR Amiante non détecté 

P53 
CALORIFUGEAGE 

ENVELLOPE+ISOLANT+ 
PEINTURE 

SOUS SOL ZONE 55 RESEAUX EAUX Amiante non détecté 

P54 PLAFOND ENDUIT 
PEINTURE SOUS SOL ZONE 55 PLAFOND Amiante non détecté 

P58 ENROBE ENTREE HANGAR EXT SOL Amiante non détecté 

P59 ENROBE ENTREE HANGAR EXT SOL Amiante non détecté 

P60 REVETEMENT 
BITUMEUX EXT EXT EXT Amiante non détecté 

P61 DEBRIS PLAQUE EXT EXT DEBRIS AU 
SOL Amiante non détecté 

P62 FENETRE JOINT ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 

P63 FENETRE MOUSSE ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 

P64 JOINT CIMENT SOUS 
FENETRE ETAGE 1 BIS ZONE 36 FENETRES Amiante non détecté 

P65 FENETRE ENDUIT RDC ZONE  01 FENETRES Amiante non détecté 

P66 MUR ENDUIT PEINTURE 
VERT RDC HAUT ZONE 22 MUR Amiante non détecté 

P67 CLOISON ENDUIT 
PEINTURE RDC HAUT ZONE 22 MUR Amiante non détecté 
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 REFERENCE 

DE 
L’ECHANTILLON 

DESCRIPTION 
LOCALISATION 

1 (bâtiment, 
hall, zone…) 

LOCALISATION 
2 

LOCALISATIO
N 3 RESULTAT 

P68 ENDUIT CLOISON 
+PEINTURE JAUNE SOUS-SOL LOCAL 02 MUR Amiante non détecté 

P69 ENDUIT GOUTTELETTES 
PROJETE AUX PLAFOND SOUS-SOL LOCAL 02 PLAFOND Amiante non détecté 

P70 
SOUS COUCHE DE 

REVETEMENT SOUPLE + 
RAGREAGE 

SOUS-SOL LOCAL 03 SOL Amiante non détecté 

P71 ENDUIT GOUTTELETTES 
PROJETE AUX PLAFOND SOUS SOL LOCAL 07 PLAFOND Amiante non détecté 

P72 ENDUIT MUR+ 
PEINTURE JAUNE SOUS SOL LOCAL 07 MUR Amiante non détecté 

P73 
SOUS COUCHE DE 

REVETEMENT SOUPLE + 
RAGREAGE 

SOUS SOL LOCAL 08 SOL Amiante non détecté 

P74 
MORTIER 

PARPAING+PEINTURE 
JAUNE 

NIVEAUX 1 LOCAL 28 MUR Amiante non détecté 

P75 DALLES DE FAUX 
PLAFOND NIVEAUX 1 LOCAL 28 PLAFOND Amiante non détecté 

P76 
COLLE DE CARRELAGE 

15X15 GRIS 
+RAGREAGE 

NIVEAUX 1 LOCAL 29 SOL Amiante non détecté 

P77 
COLLE DE CARRELAGE 

15X15 GRIS 
+RAGREAGE 

NIVEAUX 1 LOCAL 31 SOL Amiante non détecté 

P78 COLLE DE FAÏENCE 
15X15 NIVEAUX 1 LOCAL 32 MUR Amiante non détecté 

P79 COLLE DE PLINTHES RDC HAUT LOCAL 12 MUR Amiante non détecté 

P80 COLLE DE CARRELAGE 
10X10 + RAGREAGE RDC HAUT LOCAL 16 SOL Amiante non détecté 

P81 COLLE DE CARRELAGE 
SUR MARCHE RDC ESCALIER SOL Amiante non détecté 

P82 ENDUIT + PEINTURE 
SUR PLAFOND RDC COULOIR/ LOCAL 

03 PLAFOND Amiante non détecté 

P83 
COLLE DE CARRELAGE 

15X15 GRIS 
+RAGREAGE 

RDC SALLE 06 SOL Amiante non détecté 

P84 ISOLANT LAINE 
MINERALE NIVEAU 1 LOCAL 27 PLAFOND Amiante non détecté 

P85 DEBRIS DE PLAQUE 
FIBREUX EXTERIEUR EXTERIEUR SOL Amiante non détecté 

P86 ENDUIT CIMENT+ 
PEINTURE FAÇADE EXTERIEUR EXTERIEUR MUR Amiante non détecté 

P87 ENDUIT CIMENT+ 
PEINTURE FAÇADE EXTERIEUR EXTERIEUR MUR Amiante non détecté 

P88 ENDUIT CIMENT+ 
PEINTURE FAÇADE EXTERIEUR EXTERIEUR MUR Amiante non détecté 

P90 ENDUIT CIMENT+ 
PEINTURE FAÇADE EXTERIEUR EXTERIEUR MUR Amiante non détecté 

P91 Revêtement souple gris 
+ colle jaune Cabine ascenseur SOL Amiante non détecté 

P92 Joint de scellement 
entre parpaing Cabine ascenseur MUR Amiante non détecté 
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 2.4. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des 

investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées 
 
 

Description Localisation Cause de non-
prélèvement 

 

Néant    

 
 

2.5. Obligations réglementaires 
 

Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante doit être transmis à toute personne 
physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. 
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3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l’amiante : 
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4. Réalisation du repérage 
 

4.1. Conditions d’interventions 
 

Plans remis par le donneur d’ordre à 
l’opérateur de repérage : 

AUCUN  
PLANS DETAILLES X 
CROQUIS  

Nota : En l’absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible 
(locaux orphelins, murés etc…) 

Conditions d’intervention :  
Locaux inoccupés X 
Mobilier toujours en place.  
Locaux occupés  

Représentant du propriétaire 
(accompagnateur) : Occupant 

 
 

4.2. Liste des pièces visitées 
 

• Extérieur 
• Sous-sol  
• Rez de chaussée 
• Rez de chaussée haut 
• 1er étage 
• 1er étage BIS 
• Trémie, machinerie et cabine d’ascenseur 

 
 
 
 

4.3. Pièces ou parties de l’immeuble non visitées 
 

Néant 
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4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 
 

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage procède à un 
examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou 
produits susceptibles de contenir de l’amiante (matériau ou produit ayant intégré de l’amiante pendant 
certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être 
sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés. 
 

L’inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui 
permettent de s’assurer de la composition interne d’un ouvrage ou d’un volume. 
La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l’annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 
juillet 2017. 
 

A l’issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de 
l’amiante. 
 

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la 
Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l’opérateur de repérage peut conclure à la présence d’amiante 
sans recourir aux prélèvements et analyses. 
 

En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non 
identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits 
susceptibles de contenir de l’amiante pour conclure à l’absence ou à la présence d’amiante. 
Les prélèvements concernent tout ou une partie de l’épaisseur des matériaux conformément aux 
prescriptions de l’annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017. 
Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 : 

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des 
lieux. 

- pour éviter tout risque de contamination croisée : 
 les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque 

prélèvement. 
 les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche. 

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de 
manière indélébile sur l’emballage et si possible sur l’échantillon. Une fiche d’accompagnement, 
reprenant l’identification est transmise au laboratoire. 
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5. Nature et périmètre des travaux envisagés 
 
 Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des 

travaux envisagés : 
 

Détail des travaux 
  
- Réfection globale du bâtiment 

 
 



 

Réf : D0403-DI-DAAT_v3  Page 25 / 52 

Mission de repérage des 
matériaux et produits contenant 

de l’Amiante Avant Travaux 
 
  

6. Attestation d’assurance 
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7. Certificat de compétences 
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 8. Rapports d’analyse 
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