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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Suite a Bon de commande de I'Etat n°1513069866 du 28/03/2025 ; le programme de travaux se décrit comme suit :
Périmeétre des travaux : Batiment 1 et logements.

Nature des travaux : Reprise de fagade, changement de menuiserie extérieures, rénovation circuit électrique dans les
intérieurs.

NB/ Il s'agit d'investiguer les ébrasures si elles sont accessibles (peinture + enduit) on ne casse pas ni ne cherche a casser
les menuiseries pour aller chercher d'éventuel joint (1 réserve sera porté sur le rapport en conséquence). Donc par
conséquence le repérage est hors menuiserie.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Facades extérieures + Intérieur logement, hors menuiserie.

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Niveau | Local | Matériau ou produit

Batiment 001 Logement 001 - Cuisine - Mur enduit + peinture
Logement 001 - WC - Mur enduit + peinture
Logement 003 - Cuisine - Mur enduit + peinture
Logement 001 — Cuisine enduit + peinture
Logement 001 — WC enduit + peinture
Logement 003 - Plafond enduit + peinture
Logement 001 - Cuisine colle de faience
Logement 002 — Séjour enduit + peinture
Logement 002 - Chambre 3 enduit + peinture
Logement 003 - Chambre 1 enduit + peinture
Logement 002 - Séjour enduit + peinture
Logement 002 - Chambre 3 enduit + peinture
Logement 003 - Chambre 1 enduit + peinture
Logement 003 - Plafond enduit + peinture
Logement 002 - Cellier enduit + peinture
Logement 003 - Cellier enduit + peinture
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles batis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. Laou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tragabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite a des investigations
approfondies ou a l'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire :
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction : NC

2. PARTIES D’'IMMEUBLE VISITEES

Béatiment 001 Logement 001
Béatiment 001 Logement 002
Batiment 001 Logement 003
Batiment 001 Logement 004
Batiment 001 Logement 005
Béatiment 001 Logement 006
Béatiment 001 Facades extérieures
Béatiment 001 Hall
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a I'immeuble bati,

X Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : AIR LAB (Cofrac : Accréditation cofrac : 1-6287 - SIRET : 81463267500025)

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

_ . Sans

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Localisation Parties du local Raison ‘
‘ Non | - | ‘

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés | -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et Non
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties
de I'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Non

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION
Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants : VOIR ANNEXE 2 ; PLAN/CROQUIS.

Bat exterieur

Logement 1 et 3 Logement 2
Salle d'eau
Salle d'ea
Chambres Chambre 2
Chambre 2 e :NC
Chambre 1 ¥ i
-~ Dégagement ™
- 4 i = —1 E
£ Dégagement NIIE
L Chambre 1
Cuisine ) Séjour
Bficon] Séjour Loggia [-og9ia
= [ Cuisine
Celli I[-“?=‘= —
ellier =
| | |
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Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ 5.1),

> Les composants repérés sans amiante (85.2 et 5.3)

> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée
(85.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu

d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits concernés

ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

O

SOCOTEC

Type de

N° Matériau Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification) ‘ ’ Quantité*
sondage
Z01 -
Ensemble
Batiment Batiment
- Cuisine, 001 - . Présence d'amiante
enduit + s 2
Salle Logement - cinture P0O01 (Apres analyse en 240m
d'eau, WC | 001 - Cuisine P laboratoire)
- Mur - - Mur
Peinture +
enduit
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement - cinture P0O07 (Aprés analyse en /
001-WC- P laboratoire)
Mur
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement - cinture P021 (Aprés analyse en /
003 - Cuisine P laboratoire)
- Mur
702 -
Ensemble
Batiment o
. Batiment , .
- Cuisine, . Présence d'amiante
001 - enduit + . 2
Salle - . P002 (Apres analyse en 120m
, Logement peinture .
d'eau, WC . laboratoire)
001 - Cuisine
- Plafond -
Peinture +
enduit
Batiment . S
. Présence d'amiante
001 - enduit + R
- . P0O08 (Apres analyse en /
Logement peinture laboratoire)
001 -WC
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement - cinture P022 (Aprés analyse en /
003 - P laboratoire)
Plafond
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification) ‘ :g::a‘;ee | Quantité*
Z03 -
Ensemble
Batiment Batiment . .
L Présence d'amiante
- Cuisine- | 001 - . % R
B colle de faience | PO03(*) (Aprés analyse en 2m?
Faience Logement laboratoire)
20x20 - 001 - Cuisine
Colle de
faience
Z08 -
Ensemble
Batiment
- Séjour, Batiment , L
Dégagem | 001 - enduit + Présence d'amiante
. PO13 (Aprées analyse en 240m?
ent, Logement peinture laboratoire)
Chambres | 002 - Séjour
- Plafond -
enduit +
peinture
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement . P018 (Aprés analyse en /
002 - peinture laboratoire)
Chambre 3
Batiment
001 - . Présence d'amiante
Logement enfiwt * P0O30 (Aprés analyse en /
003 - peinture laboratoire)
Chambre 1
Z09 -
Ensemble
Batiment
- Séjour, Batiment . N
Dégagem | 001 - enduit + Présence d'amiante
) PO12 (Aprées analyse en 480m?
ent, Logement peinture laboratoire)
Chambres | 002 - Séjour
- Mur -
enduit +
peinture
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement . P0O17 (Aprés analyse en /
002 - peinture laboratoire)
Chambre 3
Batiment
001 - enduit + Présence d'amiante
Logement . P029 (Aprés analyse en /
003 - peinture laboratoire)
Chambre 1
Erlée-mble Batiment enduit + Présence d'amiante
e 001 - ) P027(*) (Aprés analyse en 25m?
Batiment peinture .
Logement laboratoire)
- Balcon,
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification) ‘ :Z::a:(: | Quantité*
Loggia, 003 -
Cellier - Plafond
Plafond -
Enduit +
peinture
Z13 -
Ensemble
Batiment o
Batiment . Vot
- Balcon, . Présence d'amiante
. 001 - enduit + . R
Loggia, - . PO11 (Apres analyse en 50m
. Logement peinture .
Cellier - . laboratoire)
002 - Cellier
Mur -
Enduit +
peinture
Bati t , .
081”—nen enduit + Présence d'amiante
50m? - ) P026 (Aprés analyse en /
Logement peinture laboratoire)
003 - Cellier

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour I'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la
quantité est exprimée selon I’accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En I'absence d’indication
du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

(*) Certaines conclusions du présent rapport sont établies sur la base d’un seul résultat par matériaux. La
petite superficie des éléments repérés nous amene tout de méme a conclure quant a la présence d’amiante
ou de non amiante dans le cadre du programme des travaux du présent rapport.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES

ANALYSE
N° Matériau | Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification)
203 -
Ensemble
gz’ic;?;eent " | Batiment 001 - Absence d'amiante
Faience Logement 003 - - colle de faience P023(*) (Aprés analyse en
20x20 - Cuisine laboratoire)
Colle de
faience
204 -
Ensemble
Batiment - | Batiment 001 - Absence d'amiante
Cuisine - Logement 001 - - colle de plinthe P0O0O4 (Aprés analyse en
Plinthe Cuisine laboratoire)
5x5 - Colle
de plinthe
Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 003 - - colle de plinthe P024 (Apres analyse en
Cuisine laboratoire)
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)

Z05 -
Ensemble
Batiment - | Batiment 001 - Absence d'amiante
Cuisine - Logement 001 - - colle de carreau PO05 (Aprés analyse en
Sol 5x5 - Cuisine laboratoire)

Colle de
carreau

Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 003 - - colle de carreau P025 (Apres analyse en
Cuisine laboratoire)

Z06 -
Ensemble
Batiment -
Salle de
bain, WC -
Sol 45x45
- Colle de
carreau

207 -
Ensemble
Batiment -
Salle de Batiment 001 - Absence d'amiante
bain, WC- | Logement 001 - - colle de plinthe PO09(*) (Apres analyse en
Plinthe wWC laboratoire)

45x10 -
Colle de
Plinthe

Z10 -
Ensemble
Batiment -
Séjour,
Dégageme
nt,
Chambres
- Plinthe
5x5 - Colle
de plinthe

711 -
Ensemble
Batiment -
Séjour,
Dégageme
nt,
Chambres
- Sol 5x5 -
Colle de
carreau

714 -
Ensemble
Batiment -
Cellier -
Sol -
Chappe

Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 001 - - colle de carreau P010(*) (Apres analyse en
wWC laboratoire)

Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 002 - - colle de plinthe P019(*) (Aprés analyse en
Chambre 3 laboratoire)

Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 002 - - colle de carreau P020(*) (Aprés analyse en
Chambre 3 laboratoire)

Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 001 - - chappe P0O06 (Aprés analyse en
Cellier laboratoire)
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)
Batiment 001 - Absence d'amiante
Logement 003 - chappe P028 (Apres analyse en
Cellier laboratoire)
Z15 -
Ensemble
SBZ.T:re_nt " | Batiment 001 - Absence d'amiante
PIiJnthe Logement 002 - colle de plinthe P014(*) (Apres analyse en
10x30 - Séjour laboratoire)
Colle de
plinthe
716 -
Ensemble
Batiment - | Batiment 001 - Absence d'amiante
Séjour - Logement 002 - enduit + peinture P015(*) (Apres analyse en
Sol 10x30 | Séjour laboratoire)
- Colle de
carreau
717 -
Ensemble
Batiment - o s
Salle d'eau Batiment 001 - Absence d'amiante
- Faience Logement 002 - colle de faience P016(*) (Apres analyse en
40520 - Salle d'eau laboratoire)
Colle de
faience
718 -
Bati 1-
ol Ei
c, . enduit + peinture P033 (Apres analyse en
s - Mur - extérieures - Est - .
. laboratoire)
enduit + Mur
peinture
Bati 1-
F:t;n;g:t 00 Absence d'amiante
c, . enduit + peinture P035 (Apres analyse en
extérieures - .
laboratoire)
Ouest
E:t;n;::t 001- Absence d'amiante
c, . enduit + peinture P036 (Apres analyse en
extérieures - laboratoire)
Nord - Mur
Z19 -
Fagz,a(:!es pas Absence d'amiante
extérieure | Batiment 001 - . . \
enduit + peinture P0O31 (Apres analyse en
s - Poteau | Hall - Poteau .
. laboratoire)
- enduit +
peinture
Z20 -
Fag?(:!es pas Absence d'amiante
extérieure | Batiment 001 - . . \
enduit + peinture P032 (Apres analyse en
s - Poutre Hall - Poutre .
. laboratoire)
- enduit +
peinture
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification)
226 -
Facades
extérieure | Batiment 001 - .
s Facades Absence d'amiante
. - enduit + peinture P034 Apres analyse en
Embrasur extérieures - Sud P (Ap . y
N laboratoire)
e fenétre - | - Embrasure
enduit +
peinture
Batiment 001 - .
Facades Absence d'amiante
g, A - enduit + peinture P037 (Aprés analyse en
extérieures - Est - .
laboratoire)
Embrasure

(*) Certaines conclusions du présent rapport sont établies sur la base d’un seul résultat par matériaux. La
petite superficie des éléments repérés nous amene tout de méme a conclure quant a la présence d’amiante
ou de non amiante dans le cadre du programme des travaux du présent rapport.

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

N° Matériau ’ Localisation Composant N° Prélevement Conclusion (justification)

Non -

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau | Localisation Composant Conclusion (justification)
Non -
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VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de I'article 11 de l'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis :

« Sile donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du
code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA)
prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul
logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions
de cette recherche d’amiante avant travaux. || communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute
personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de controle de
I'inspection du travail mentionnés a I’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des
organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : Z01 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau,
WC - Mur - Peinture + enduit
Prélevement : POO1
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z02 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau, WC -
Plafond - Peinture + enduit
Prélevement : P0O02

Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z03 - Ensemble Batiment - Cuisine - Faience 20x20
- Colle de faience
Prélevement : POO3
Description : colle de faience
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z04 - Ensemble Batiment - Cuisine - Plinthe 5x5 - Colle
de plinthe
Prélevement : PO04
Description : colle de plinthe
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z05 - Ensemble Batiment - Cuisine - Sol 5x5 - Colle
de carreau
Préléevement : POO5
Description : colle de carreau
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante

¥
Matériaux : Z14 - Ensemble Batiment - Cellier - Sol - Chappe

Prélevement : PO06
Description : chappe
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - Cellier
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : Z01 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau,
WC - Mur - Peinture + enduit
Prélevement : POO7
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - WC
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z02 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau, WC -
Plafond - Peinture + enduit
Préléevement : PO08
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - WC
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z07 - Ensemble Batiment - Salle de bain, WC -
Plinthe 45x10 - Colle de Plinthe
Prélevement : PO09
Description : colle de plinthe
Localisation : Batiment 001 - Logement 001 - WC
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z13 - Ensemble Batiment - Balcon, Loggia, Cellier - Mur
- Enduit + peinture
Prélevement : PO11
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Cellier
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z09 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Mur - enduit + peinture
Prélevement : P012
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z08 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Plafond - enduit + peinture
Prélevement : PO13
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : Z15 - Ensemble Batiment - Séjour - Plinthe 10x30 -
Colle de plinthe
Prélevement : P014
Description : colle de plinthe
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z16 - Ensemble Batiment - Séjour - Sol 10x30 - Colle de
carreau
Prélevement : PO15
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Résultat : Absence d'amiante

'\ '
Matériaux : Z17 - Ensemble Batiment - Salle d'eau - Faience
40x20 - Colle de faience
Prélevement : PO16
Description : colle de faience
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Salle d'eau
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z09 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Mur - enduit + peinture
Prélevement : PO17
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z08 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Plafond - enduit + peinture
Prélevement : P018
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Résultat : Présence d'amiante

- L}
=}

[ |
Matériaux : Z10 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Plinthe 5x5 - Colle de plinthe
Prélevement : PO19
Description : colle de plinthe
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : Z11 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Sol 5x5 - Colle de carreau
Prélevement : P020
Description : colle de carreau
Localisation : Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z01 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau, WC -
Mur - Peinture + enduit
Prélevement : P021
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Mur
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z02 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau,
WC - Plafond - Peinture + enduit
Préléevement : P022
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Plafond
Résultat : Présence d'amiante

®

Matériaux : Z03 - Ensemble Batiment - Cuisine - Faience 20x20 -
Colle de faience
Prélevement : P023
Description : colle de faience
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z04 - Ensemble Batiment - Cuisine - Plinthe 5x5 -
Colle de plinthe
Prélevement : P024
Description : colle de plinthe
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z05 - Ensemble Batiment - Cuisine - Sol 5x5 - Colle de
carreau
Prélevement : P025
Description : colle de carreau
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : Z13 - Ensemble Batiment - Balcon, Loggia, Cellier -
Mur - Enduit + peinture
Préléevement : P026
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Cellier
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z12 - Ensemble Batiment - Balcon, Loggia, Cellier -
Plafond - Enduit + peinture
Prélevement : P027
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Plafond
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z14 - Ensemble Batiment - Cellier - Sol - Chappe
Prélevement : P028
Description : chappe
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Cellier
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z09 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Mur - enduit + peinture
Prélevement : P029
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : Z08 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement,
Chambres - Plafond - enduit + peinture
Prélevement : PO30
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante

: AL
Matériaux : Z19 - Facades extérieures - Poteau - enduit + peinture
Prélevement : PO31
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Hall - Poteau
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : Z20 - Fagades extérieures - Poutre - enduit +
peinture
Préléevement : P032
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Hall - Poutre
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z18 - Fagades extérieures - Mur - enduit + peinture
Prélevement : PO33
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Fagades extérieures - Est - Mur
Résultat : Absence d'amiante

v

Matériaux : Z26 - Fagcades extérieures - Embrasure fenétre -
enduit + peinture
Prélevement : P034
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Facades extérieures - Sud -
Embrasure
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z18 - Facades extérieures - Mur - enduit + peinture
Prélevement : PO35
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Fagades extérieures - Ouest
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z18 - Fagades extérieures - Mur - enduit +
peinture
Prélevement : P036
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Facades extérieures - Nord - Mur
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : Z26 - Fagades extérieures - Embrasure fenétre - enduit
+ peinture
Prélevement : PO37
Description : enduit + peinture
Localisation : Batiment 001 - Fagades extérieures - Est - Embrasure

Résultat : Absence d'amiante
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S001
5002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S016
S017
S018
S019
S020
S021
S022
S023
5024
S025
5026
S027
5028
S029
S030
S031
S032
S033
S034
S035
S036
S037

enduit + peinture
enduit + peinture
colle de faience
colle de plinthe
colle de carreau
chappe

enduit + peinture
enduit + peinture
colle de plinthe
colle de carreau
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
colle de plinthe
enduit + peinture
colle de faience
enduit + peinture
enduit + peinture
colle de plinthe
colle de carreau
enduit + peinture
enduit + peinture
colle de faience
colle de plinthe
colle de carreau
enduit + peinture
enduit + peinture
chappe

enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture
enduit + peinture

enduit + peinture
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LISTE DES SONDAGES

Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 001 - Cellier
Batiment 001 - Logement 001 - WC
Batiment 001 - Logement 001 - WC
Batiment 001 - Logement 001 - WC
Batiment 001 - Logement 001 - Salle d'eau
Batiment 001 - Logement 002 - Cellier
Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Batiment 001 - Logement 002 - Séjour
Batiment 001 - Logement 002 - Salle d'eau
Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
Batiment 001 - Logement 003 - Mur
Batiment 001 - Logement 003 - Plafond
Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine
Batiment 001 - Logement 003 - Cellier
Batiment 001 - Logement 003 - Plafond
Batiment 001 - Logement 003 - Cellier
Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1
Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1
Batiment 001 - Hall - Poteau

Batiment 001 - Hall - Poutre

Batiment 001 - Fagades extérieures - Est - Mur
Batiment 001 - Facades extérieures - Sud - Embrasure
Batiment 001 - Facades extérieures - Ouest
Batiment 001 - Fagades extérieures - Nord - Mur

Batiment 001 - Facades extérieures - Est - Embrasure
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Plan non fourni par le donneur d’ordre, réalisé par nos soins

Bat. 001 - Camp du Gommier
La Jaille - 97122 BAIE-MAHAULT
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Batiment exteérieur :

o

Al
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Logement 3:
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Plan de repérage des prélévements ayant fait suite aux inspections visuelles et aux sondages

Bat. 001 - Camp du Gommier
La Jaille - 97122 BAIE-MAHAULT
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Batiment exteérieur :
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Batiment exteérieur :
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Logement 1 :
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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Camp du Gommier
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Logement 2 :

PO20 PO16

/. L alle d'eau
/’_,..JV
PO17 / 3 .
PO18 Chambre 3 wWe rambre
PO19 "
\ 3 y
Dégagement
\/ — = ﬂ—.ﬂ ' I=|
// Chambre 1
PO14
PO15 / L Séjour
Loggia
Cuisine
"r=l
1
PO13 PO12 PDHH_‘____‘__ . .
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Logement 3 :

|

b0z — | Salle d'eal
PO30 x&“xa
. Chambre 2
ambre 1 WMF' _
_.ﬂ ol

’  Dégagement
= 999 =
./ T

Cuisine
P022 ]
P021::j%|con séjour Loggia

P026 ellier :
“‘“ﬂ-?,” ”

/

PO24

i/

PO28
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Plan de repérage des prélévements contenant de I’amiante suite aux analyses en laboratoire

Bat. 001 - Camp du Gommier
La Jaille - 97122 BAIE-MAHAULT
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Logement 1 :

POO1 POO3 POOT POOB ppog PO10

| f
I| !.
!
II |,"l
[/ Chambre 2
Chanﬁbrfe 1
II ,l"l .
[/ 2T P .
JJ . Degagaﬂentrﬁ
./ :
r
POD?2 p_uisine
lcon . Séjour Loggia
' L
Callier .
! a

N

006 POO4 POOS

"~ : Prélévement avec absence d’amiante aprés analyse au laboratoire - . @ Prélévement avec présence d'amiante aprés analyse au laboratoire
37/87

Numéro du dossier : 2025-0254 —
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Camp du Gommier
La Jaille — 97122 BAIE-MAHAULT



: Prélévement avec absence d'amiante aprés analyse au laboratoire - . : Prélévement avec présence d'amiante aprés analyse au laboratoire

Logement 2 :

PO20 PO16
’//' L alle d'eau
///.
- _ Chambre 2
- Chambre 3 WC
\ .\,': |'|'-\. .
. Dégagement ™
I —

1.

/ Chambre 1
PO14
PO15 L Sejour
|Loggia
oA ..
f,f' Cuisine
/ =
/ !
/ —]
/
/

£
PO13 PO12 POT1—
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Lieu d’intervention : Camp du Gommier
La Jaille — 97122 BAIE-MAHAULT
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Logement 3 :

// .
P02 ] Salle d'ea

Chambre 2
ambre 1

Dégagement "~
Jal =

I=I
P023 — | L
PO25 — N
P022 Cuisine
P021 ____:a‘lion 5 Séjour Loggia

Po27— |
7026 ~PCellier

i — all
/

P024

P028

"~ : Prélévement avec absence d’amiante aprés analyse au laboratoire - S @ Préldvement avec présence d'amiante aprés analyse au laboratoire

Numéro du dossier : 2025-0254 — 39/87
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Camp du Gommier
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Cartographie de I’étendue des matériaux et produits contenant de ’'amiante

Bat. 001 - Camp du Gommier
La Jaille - 97122 BAIE-MAHAULT

Numéro du dossier : 2025-0254 — 40/87
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Camp du Gommier
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Logement 1 et 3:

Chambre 2

Chambre 1

4 | SR |

Iﬁ—"

Bdlcon

Loggia

Logement 2 :

Chambre 3

Chambre 1

O

SOCOTEC

ZPSO — Description - Localisation

Légende

Repere

AMIANTE

Quantité estimée

Z01 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau, WC - Mur - Peinture + enduit

PO01; POO7; PO21

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

240m?

Z02 - Ensemble Batiment - Cuisine, Salle d'eau, WC - Plafond - Peinture + enduit

i

P002; PO08; P022

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

120m?

Z08 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement, Chambres - Plafond - enduit + peinture

P013; P0O18; PO30

Présence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

240m?2

Z09 - Ensemble Batiment - Séjour, Dégagement, Chambres - Mur - enduit + peinture

-

P012; PO17; PO29

Présence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

480m?2

(***) La cartographie est pour I’ensembles des logements 1 a 6.

Numéro du dossier : 2025-0254 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Camp du Gommier
La Jaille — 97122 BAIE-MAHAULT
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Logement 1 et 3: Logement 2 :

Salle d'eau

Salle d'ea

Chambre 3 Chambre 2
Chambre 2 I
L

Chambre 1

— Dégagement B

7
|| 4

Chambre 1
Cuisine
Bdlcon Séjour Loggia
1 Cuisine
ZPSO - Description - Localisation Légende Repere AMIANTE Quantité estimée
Présence d'amiante
Z12 - Ensemble Béatiment - Balcon, Loggia, Cellier - Plafond - Enduit + peinture |:| P027(*) (Apres analyse en 150m?
laboratoire)
Présence d'amiante
Z13 - Ensemble Béatiment - Balcon, Loggia, Cellier - Mur - Enduit + peinture P011; P0O26 (Apres analyse en 300m2
laboratoire)

(*) Certaines conclusions du présent rapport sont établies sur la base d’un seul résultat par matériaux. La petite superficie des éléments repérés nous amene tout de
méme a conclure quant a la présence d’amiante ou de non amiante dans le cadre du programme des travaux du présent rapport.

(***) La cartographie est pour [’ensembles des logements 1 a 6.

Numéro du dossier : 2025-0254 —

42/87
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Camp du Gommier

La Jaille — 97122 BAIE-MAHAULT



Logement 1 et 3:

Salle d'ea
Chambre 2
Chambre 1
Ba i S
Séjour Loggia
[
| Cellier T
ZPSO - Description - Localisation Légende Repeére AMIANTE Quantité estimée
A . . Présence d'amiante
ggs;ail_s:cseemble Batiment - Cuisine - Faience 20x20 - Colle — PO03: P023 (Aprés analyse en ame
laboratoire)
(**) Les logements 4, 5 et 6 ne sont pas testé pour les colles de faience.
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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K ‘ofr“‘
LN Accréditation n® 1-5970 - *
Tél ;| 02.99.35.41.41 A
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible l,'a‘m___ RL\
veww.itga.ir sur www.colracdr %o F
Y ESSALS
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4713 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4713
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon POO1 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 damiante Analyste - RBM
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K ‘ofr“‘
LN Accréditation n® 1-5970 - *
Tél ;| 02.99.35.41.41 A
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible l,'a‘m___ RL\
veww.itga.ir sur www.colracdr %o F
Y ESSALS
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4714 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4714
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P002 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gis en vrac non séparable Nombre de préparations ; 2 damiante Analyste | KOB
Nombre de supports d'analyse - 4 (1}

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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:r‘csg:;i:;:;s &apaoe:tumances Bat K — ‘ofru‘
§ e Aocréditation n® 16970 <t
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Fax . 02.23.22.52.27 Portée disponible l,h@__ m.}
www.itga.lr sur www.colracdr %o F
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4715 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4715
78 BOI S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P003 - colle de faience - Batiment 001 - Logement 001 - Quisine

iotion [
Dpscrstion {158 Joint cassant beige en vrac / Carrelage / Colle grise / Couche plétreuse blanche

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) )
damiante
et date d'analyse
FJoint cassant beige en vrac META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - RDB
Nombre de supports d'analyse © 2 (1) (2}
Carrelage Non analysé
» Colie grise non séparable + Couche META (A} le 08/07/2025 Présence de fibres Chrysotie
plétreuse blanche non séparable Nombre da préparations - 2 damiante Analyste - MYF
Nombre da supports d'analyss - 4 (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée, I'achantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

{2} Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la limite de d&ection est garantie uniquement sur |a prise d'essai et non par couche.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la mite de détection est garantie sur la prise d'essai. La imite de détection est garantie sur chague couche 9 la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Made inFrance

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4716 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4716
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS

Réf Qlen‘l = Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dassous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon P004 - colle de plinthe - Bitiment 001 - Logement 001 - Cuisine

iotion [

Dpscrstion {158 Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau gris

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Tedmique an‘alyliqu‘s Résultat Variété Aséments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse

»Peinture non séparable + Colle grise META (A) le 0&/07/2025 Amiante non

non séparable + Maténau gris non Nombre de préparations : 2 détecté Analyste | GJT

séparable Nombre de supports danalyss - 4 (1) (2)
Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té déted ée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de déatection.

(2} Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, |la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection e=t garantie sur chaque couche 3 la
prise d'essai contient au plus 2 couchas en quant ité suffisante pour analyse.

Les oouches formalisées en gras dans la deseription I TGA ont & é identifi®es par le laboratore alors qu'elles n'avaient pas é1é distinguées par le dient. S les couches

&taient susceptibles de contenr de l'amiante par natwe elles ont fait lobjet dune analyss.
Dars le cas d'une demande d'analyss de couche(s} f s}, saules les couches non distir

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

@ l'oml rw par le client, ont &té analysées.

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans

DTA 1864 rev 26

sans -]

Page 1/ 1

SOCOTEC ANTILLES GUYANE — Centre Commercial La Rocade Grand Camp Nord — 97142 Les Abymes 48 / 87
Tél. : 0590 48 12 81 —— Email : guadeloupe@socotec.com

SOCOTEC Diagnostic Groupe —S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B

N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr


mailto:guadeloupe@socotec.com

Parc d'affaires Espace Performances Bét K

§ oo, cofrae
35750 SAINT-GREGOIFE Accréditation n® 1-5970
Tél ; 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.lr sur www.colrac.tr
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4717 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4717
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO05 - colle de carreau - Batiment 001 - Logement 001 - Cuisine

iotion [
Dpscrstion {158 Carrelage / Colle grise en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Tcticioue snsiytioue Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle grise en vrac META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste - RBM
Nombre de supports d'analysa © 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &é déted e, I'achantilion objet da I'essai paut éventuellement renfermer une tensur en fibre d'amiante inférieura a la limite da détection.
(2} Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comma telles, la limde de détedion ast garantie uniquement sur la prisa d'essal et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4718 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4718
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P00G - chappe - Batiment 001 - Logement 001 - Cellier

iotion [
Dpscrstion {158 Matériau noir / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
»Matériau noir non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Matériau gns en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste - AN
Nombre de supports d'analyss : 2 ) (2}

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K

§ oo, cofrae
35750 SAINT-GREGOIFE Accréditation n® 1-5970
Tél ; 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible
www.itga.lr sur www.colrac.tr
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4719 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4719
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon POO7 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 001 - WC

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 damiante Analyste - AFN
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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i ESSATS
aFEL

Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4720 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4720
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO08 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 001 - WC

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

plétreux blanc en vrac non Nombre da préparations : 1 damiante Analyste(s) | AFN/ KOB
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4721 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4721
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS

Réf Qlen‘l = Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dassous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon P0O09 - colle de plinthe - Batiment 001 - Logement 001 - WG

iotion [

Dpscrstion {158 Colle grise en vrac / Peintures multiples

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :

Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FColle grise en vrac non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Peintures multiples non séparable Nombre da préparations : 1 détecté Analyste © RBM
Nombre de supports d'analyss : 2 ) (2}

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont & & wentifides par le laborataire alors quielies n'avaient pas $16 distingudes par |e cient. S les couches
é&aient susceptibles de contenir d2 'amiante par natwe elles ont fait l'objet dune analyse,
Darg le cas d'une demande d'analys2 de couche(s) spécifique(s), saules les couches non distinguables a I'casl nu par le dient, ont été analysées.

Validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4722 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4722
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO10 - colle de carreau - Batiment 001 - Logement 001 - Salle d'eau

iotion [
Dpscrstion {158 Carrelage / Colle grise en vrac/ Joint cassant gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Aechaipe: ansitique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colie grise en vrac non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Joint cassant gris en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste - REM
séparable Nombre da supports d'analysa © 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &é déted e, I'achantilion objet da I'essai paut éventuellement renfermer une tensur en fibre d'amiante inférieura a la limite da détection.
(2} Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comma telles, la limde de détedion ast garantie uniquement sur la prisa d'essal et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4723 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4723
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO11 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Cellier

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 07/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

platreux blanc en vrac non Nombxe de préparations : 1 damiante Analyste - ARN
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K ‘ofr“‘
LN Accréditation n® 1-5970 - *
Tél ;| 02.99.35.41.41 A
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible l,'a‘m___ RL\
veww.itga.ir sur www.colracdr %o F
Y ESSALS
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4724 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : 1T1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : I T142507-4724
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO12 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Séjour

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 07/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 damiante Analyste - AFN
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K

; o, cofrae
35750 SAINT-GREGOIFE Accréditation n® 1-5970
Té | 02.99.35.41.41

Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible i‘m Z
www.itga.lr sur www.colracdr %o F

i ESSATS
aFEL

Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scorditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4725 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4725
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO13 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Séjour

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 07/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

platreux blanc en vrac non Nombxe de préparations : 1 damiante Analyste - ARN
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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P ESSALS

aFEL

Made inFrance

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4726 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4726
78 BOI S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS

Réf Qlen‘l = Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dassous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon PO14 - colle de plinthe - Bétiment 001 - Logement 002 - Séjour

iotion [

Dpscrstion {158 Peintures multiples / Colle grise en vrac

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :

Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
P Peintures multiples non séparable + META (A) le 07/07/2025 Amiante non
Colle grise en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste - AN
Nombre de supports d'analyss : 2 ) (2}

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont & & wentifides par le laborataire alors quielies n'avaient pas $16 distingudes par |e cient. S les couches
é&aient susceptibles de contenir d2 'amiante par natwe elles ont fait l'objet dune analyse,
Darg le cas d'une demande d'analys2 de couche(s) spécifique(s), saules les couches non distinguables a I'casl nu par le dient, ont été analysées.

Validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans

sans -]
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i ESSATS
aFEL

Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4727 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4727
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO15 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Séjour

iotion [
Dpscrstion {158 Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) amisine
et date d'analyse
Fboint cassant gns en faible quantité META (A) le O&/07/2025 Amiante non
non séparable + Colle grise en vrac Nombxe da préparations : 1 détecté Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyss | 2 (1) 2}
Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &é déted e, I'achantilion objet da I'essai paut éventuellement renfermer une tensur en fibre d'amiante inférieura a la limite da détection.
(2} Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comma telles, la limde de détedion ast garantie uniquement sur la prisa d'essal et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4728 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4728
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO16 - colle de faience - Batiment 001 - Logement 002 - Salle d'eau

iotion [
Dpscrstion {158 Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) amisine
et date d'analyse
»Matériau souple blanc META (8} le 07/07/2025 Amiante non
Nombre da préparations : 1 détecté Analyste - AN
Nombre de supports d'analyss | 2 (1)
Carrelage Non analysé
»Colie beige META (A} le 08/07/2025 Amiante non
Nombre da préparations - 1 détecté Analyste - ARN
Nombre da supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a 6té ditectée, I'dchantilion obyet de I'essai peut dventusllement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure @ la limite de détection.
Validé par :  Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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i ESSATS
aFEL

Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4729 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4729
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO17 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 07/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

platreux blanc en vrac non Nombxe de préparations : 1 damiante Analyste - ARN
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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i ESSATS
aFEL

Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4730 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4730
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO18 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 07/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

platreux blanc en vrac non Nombxe de préparations : 1 damiante Analyste - ARN
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4731 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4731
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P019 - colle de plinthe - Bitiment 001 - Logement 002 - Chambre 3

ok |
Dgcriphion (T4 Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Colle grise META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
non séparable Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyss | 2 (1) 2}
Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té déted ée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de déatection.
(2} Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, |la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection e=t garantie sur chaque couche 3 la
prise d'essai contient au plus 2 couchas en quant ité suffisante pour analyse.

Les oouches formalisées en gras dans la deseription I TGA ont & é identifi®es par le laboratore alors qu'elles n'avaient pas é1é distinguées par le dient. S les couches
&taient susceptibles de contenr de l'amiante par natwe elles ont fait lobjet dune analyss.
Dars le cas d'une demande d'analyss de couche(s} f s}, saules les couches non distir

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

@ l'oml rw par le client, ont &té analysées.

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4732 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4732
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Qlen‘l = Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dassous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon P020 - colle de carreau - Batiment 001 - Logement 002 - Chambre 3
iotion [
Dpscrstion {158 Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise en vrac/ Matériau rouge en vrac
Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse

Fboint cassant gns non séparable + META (A) le O&/07/2025 Amiante non

Colle grise en vrac + Matériau rouge Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - BOK

en vrac non séparable Nombre de supports d'analyss : 2 (1) (2)
Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té déted ée, I'échantillon objet de I'assai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de déatection.
(2} Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comma telles, la limde de détedion ast garantie uniquement sur |a prisa d'essal et non par coucha.

Les couches formalisées en gras dans la desoription ITGA ont & é identifi®es par le laboratoire alors qu'efles n'avaient pas &té distinguées par le dient. S les couches
&taent susceptibles de conteryr da I'amiante par natwre elles ont fait l'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analys2 de couche(s} spécifique(s), saules les couches non digtinguables a I'casl nu par le dient, ont &té analysées.
Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4733 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4733
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P021 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Mur

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse
FFeintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotie
Enduit gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 damiante Analyste(s} : BOK/ RD8
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4734 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4734
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P022 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Aafond

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit plétreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FReinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

platreux blanc en vrac non Nombxe de préparations : 1 damiante Analyste - BOK
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4735 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4735
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS

Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon P023 - colle de faience - Batiment 001 - Logement 003 - Quisine

iotion [

Dgcriphion (T4 Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arré1é du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) Jamisns
et date d'analyse

FReinture non séparable + Joint META (A) le 07/07/2025 Amiante non

cassant bianc non séparable + Colle Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - BOK

gise Nombre de supports d'analyss | 2 (1) (2
Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té déted ée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de déatection.

(2} Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, |la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection e=t garantie sur chaque couche 3 la
prise d'essai contient au plus 2 couchas en quant ité suffisante pour analyse.

Les oouches formalisées en gras dans la deseription I TGA ont & é identifi®es par le laboratore alors qu'elles n'avaient pas é1é distinguées par le dient. S les couches

&taient susceptibles de contenr de l'amiante par natwe elles ont fait lobjet dune analyss.
Dars le cas d'une demande d'analyss de couche(s} f s}, saules les couches non distir

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

@ l'oml rw par le client, ont &té analysées.

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4736 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4736
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P024 - colle de plinthe - Bitiment 001 - Logement 003 - Cuisine

ok |
Dgcriphion (T4 Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) amisine
et date d'analyse
P Reinture META (A) le 07/07/2025 Amiante non
Nombre da préparations : 1 détecté Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyss | 2 (1)
Carrelage Non analysé
» Colie grise META (A} le 08/07/2025 Amiante non
Nombre da préparations - 1 détecté Anglyste - RBM
Nombre da supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a 6té ditectée, I'échantilion obyet de I'essai peut éventuallement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure @ la limite de détection.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont #é identifides par le laborataire alors qu'elies n'avaient pas é1é distingudes par le client. S les couches
daent susceptibles de contenr de Famiante par natwre elles ont fait Fobjet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analys2 de couche(s} spécifique(s), saules les couches non distinguables & I'cesl nu par le dient, ont &té analysdes,

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4737 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4737
78 BOI S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P025 - colle de carreau - Batiment 001 - Logement 003 - Cuisine

iotion [
Dpscrstion {158 Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) Jamisns
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle grise non séparable + Matériau META (A) le 02/ 07/2025 Amiante non
compad gnis Nombre de préparations | 2 détecté Analyste - KOB
Nombre da supports d'analysa © 4 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &té déted ée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de déatection.
(2} Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, |la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection e=t garantie sur chaque couche 3 la
prise d'essai contient au plus 2 couchas en quant ité suffisante pour analyse.

Les oouches formalisées en gras dans la deseription I TGA ont & é identifi®es par le laboratore alors qu'elles n'avaient pas é1é distinguées par le dient. S les couches
&taient susceptibles de contenr de l'amiante par natwe elles ont fait lobjet dune analyss.
Dars le cas d'une demande d'analyss de couche(s} f s}, saules les couches non distir

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

@ l'oml rw par le client, ont &té analysées.

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4738 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4738
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P026 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Cellier

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit platreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) SEmiERD
et date d'analyse
FPeintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotie

Endust pldtreux blanc en vrac non Nombre da préparations : 1 damiante Analyste - RBM
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports d'analyss : 2 (1}

non séparable

(1) Pour les couches raceptionndas en vrac et identifides comme telles, la imde de déection est garantie uniquamaent sur la peisa d'essai et non par coucha.

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4739 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4739
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P027 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Aafond

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 damiante Analyste - RBM
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4740 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESLULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4740
78 BOIS ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS

Réf Qlen‘l = Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dassous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE
Echantillon P028 - chappe - Batiment 001 - Logement 003 - Cellier

iotion [

Dpgerietion: 1TO8-: | ariuii wioie B ovis iéieisonee

Préparatlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
: Technique analytique e} A R
Fraction Analysée } - : Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) .
d'amiante
et date d'analyse

»Matériau noir non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non

Matériau gns hétérogéne non Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - BOK
séparable Nombre de supports d'analyse | 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai paut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la imite de détection est garantie sw la prise d'essai, La limite de détection est gasantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couchas en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont & é entifides par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distingudes par le dient. S les couches

étaient susceptibles de contenir da I'amiante par natwe elles ont fait l'objet dune analyse.

Dars le cas d'une damande d'analys2 de couche(s} spécifique(s), saules les couches non distinguables & I'casl nu par le dient, ont été analysées.

Validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4741 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4741
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P029 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gis en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 damiante Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4742 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : | T142507-4742
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO30 - enduit + peinture - Batiment 001 - Logement 003 - Chambre 1

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux

(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéts Edments anelytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FFeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Présence de fibres Chrysotde
gis en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 damiante Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyse - 2 (1)

(1) Pour les couches réceptionndas en vrac et identifides comme telles, la limde de déection est garantie uniquament sur la prisa d'essal et non par coucha.

validépar . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4743 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4743
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO31 - enduit + peinture - Batiment 001 - Hall - Poteau

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit compadct gris

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Enduit compact gris Nombre da préparations : 1 déteté Analyste - RBM
Nombre de supports d'analyse | 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai paut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la imite de détection est garantie sw la prise d'essai, La limite de détection est gasantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analysa.

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4744 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4744
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P0O32 - enduit - peinture - Batiment 001 - Hall - Poutre

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit compadct gris

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Enduit compact gris Nombre da préparations : 1 déteté Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyse | 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai paut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la imite de détection est garantie sw la prise d'essai, La limite de détection est gasantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analysa.

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4745 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4745
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO33 - enduit + peinture - Batiment 001 - Fagades extérieures - Est - Mur

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 07/07/2025 Amiante non
Enduit gris en vrac non séparable Nombre da préparations : 1 détecté Analyste | QJT
Nombre de supports d'analyss : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4746 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4746
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon P034 - enduit + peinture - Batiment 001 - Fagades extérieures - Sud - Embrasure

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit compadct gris

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Enduit compact gris Nombre da préparations : 2 déteté Analyste | KOB
Nombre de supports d'analyss © 4 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai paut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la imite de détection est garantie sw la prise d'essai, La limite de détection est gasantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analysa.

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4747 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4747
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO35 - enduit + peinture - Batiment 001 - Fagades extérieures - Ouest

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Enduit gris en vrac Nombre da préparations : 1 déteté Analyste © RDB
Nombre de supports d'analyse | 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4748 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : IT142507-4748
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO36 - enduit + peinture - Batiment 001 - Fagades extérieures - Nord - Mur

iotion [
Dgcriphion (T4 Peinture / Enduit gris en vrac

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Eraction Anslvsée Technique analytique Résultat pisy A R
raction Analy: : - g & Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) =
d'amiante
et date d'analyse

FPeinture non séparable + Endut META (A) le 0&/07/2025 Amiante non

@is en vrac Nombre da préparations : 1 déteté Analyste - BOK
Nombre de supports d'analyss : 2 ) (2}

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantilion objet de I'essai paut éventusiiement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifides comme telles, la imite de déection est garantie uniquement sur la pris2 d'essai et non par coucha,

Validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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Parc d'affaires Espace Performances Bét K ‘ofr“‘
LN Accréditation n® 1-5970 - *
Tél ;| 02.99.35.41.41 A
Fax : 02.23.22.52.27 Portée disponible l,'a‘m___ RL\
veww.itga.ir sur www.colracdr %o F
Y ESSALS
Made in France

L'sccréditet on du OOFRAC atteste de o compétence des lsboratores pour les seuls esses couvens par I'scoriditalon qui sont sdentfids par ke symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N°1T142507-4749 EN DATE DU 08/07/2025
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport dfessai ne concerna qua les dchantilions soumis & I'analyse tels qu'ils ort 6té requs au laboratoire.

Client : Prélevement :
ANTILLES CONSEI LS TECHNIQUES ET EXPERTISES (ACTE) Commande ITGA : IT1425-15411
RESULTAT ANALYSE Echantillon ITGA : | T142507-4749
78 BOI'S ROUGE LOTISSEMENT DU LAREINTY BOCHET Regu au laboratoire le : 04/07/2025
97224 DUCOS
Réf Client : Le [aboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retransorites ci-dessous.
Commande 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Dossier dient 2025-0254 - SIL BSF COMGENDGP - M. Sébastien ZEBRE

Echantillon PO37 - enduit + peinture - Batiment 001 - Fagades extérieures - Est - BEmbrasure

iotion [
Dpscrstion {158 Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogene

Pre'paratlon Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arré1é du 1er oclobre 2019 :

- Pour une analyse au Mcroscope Bectronique & Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai ;
(A) - Traitemenl mécanique en milieu aqueux
(B) - Traiternent chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibrez d'amiante est garantie = |a tenew est supérieure ou égale a 0,1 % en massa.

Résultat :
Fraction Analysée Technique ansiytique Résultat Variété Béments analytiques
{Méthode de préparation) =
damiante
et date d'analyse
FReintures multiples non séparable + META (A) le 0&/07/2025 Amiante non
Enduit compact gris hétérogéne Nombre da préparations : 1 détedté Analyste - RBM
Nombre de supports d'analyse | 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai paut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la imite de détection est garantie sw la prise d'essai, La limite de détection est gasantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analysa.

validé par . Audrey LUTHRINGER Analyste

Lo reproduction de ce rappon d'essai n'est sutonsée que sous s8 forme intégrale ; ce rappart ne dot pas Btre reproduit sans I X1
Sauf demende particdidve et &crite du client, les échanlilions zont conservés pendant B mois et ks repports pendant 10 ans
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ANNEXE 4 -

AUTRES DOCUMENTS
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ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES
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Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N°944

Monsieur MATOU Jérome

Amiante sans mention
Selon arrété du 24 Décembre 2021

Amiante avec mention
Selon arrété du 24 Décembre 2021

Electricité
Selon arrété du 24 Décembre 2021

Termites Métropole
Selon arrété du 24 Décembre 2021

"
s
o

Termites OM
Selon arrété du 24 Décembre 2021

| LG

e

E i2

Amiante
Date d'effet : 25/04/2022 : - Date d’expiration : 24/04/2029

Missions spécifiques, batiments complexes
Date d’effet : 25/04/2022 : - Date d’expiration : 24/04/2029

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d’effet : 06/03/2023 : - Date d’expiration : 05/03/2030

Etat relatif a la présence de termites dans les batiments
Date d’effet : 04/07/2022 : - Date d’expiration : 03/07/2029

Etat relatif a la présence de termites dans les batiments
Date d’effet : 04/07/2022 : - Date d’expiration : 03/07/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 06/03/2023, a Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siege : 25, avenue Léonard de Vinci — 33600 PESSAC
Salles d’examens: 71/73, rue Desnouettes — 75015 PARIS

=

1%

Tél: 05.33.89.39.30 — Mail : contact@Icp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 — RCS BORDEAUX — 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011'du’10-01-2022

Accréditation N* 4-0590
cofrac portée disponible sur

www.cofrac.fr
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ANNEXE 6 -

ATTESTATION D’ASSURANCE
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Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

% 0141345000
£ 014134 5500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias. fr SOCOTEC ANT_ILLES GUYANE SAS
Centre Commercial La Rocade
Votre contrat Grand Camp nord
97142 Abymes

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC ANTILLES GUYANE SAS
Centre Commercial La Rocade
Grand Camp nord
97142 Abymes
N°SIREN : 321 058 299 R.C.S. Pointe-a-Pitre

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au
01/01/2026.

Ce contrat garanti ’ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

les missions relatives a 1’établissement de 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériaux ou
produits contenant de I’amiante, prévu a I’article L.1 334 — 13 du Code de la Santé Publique ainsi que toutes
autres missions de vérification technique.

Les missions relatives a I’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a ’article L.126-
26 du code de la construction et de I’habitation.

les missions relatives a |’établissement de I’état des installations intérieures de gaz prévu a l’article L.134-
9 du code de la construction et de I’habitation.

les missions relatives a 1’établissement de 1’état des installations électriques prévu a ’article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

les missions relatives a 1’établissement de I’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu a
I"article L.126-24 du code de la construction et de 1’habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
référe.

Nanterre le 03/01/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d’AXA France

p—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499

959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle contre I'mcendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA

Assurances Vie Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur Ia vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627

854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siége social : 1. place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social
6. rue André Gide 92320 Chatillon TVA mtracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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