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I - DESIGNATION DE L’IMMEUBLE

Localisation de 'immeuble :

Département : HAUTE GARONNE Commune : TOULOUSE - 31000

Adresse : Aile ouest pavillon « Baudot » - CHU Purpan

N¢ de rue, voie : Ne° d’étage :

Section cadastrale : N° des parcelles : N° de lot :

Nature de I’immeuble :
Immeuble béti : aile ouest du Pavillon Baudot

II - DESIGNATION DU DEMANDEUR

Désignation du demandeur :
Nom : INSERM ADMINISTRATION DELEGUEE REGIONALE
Adresse : CHU PURPAN — RP 3048 — 31024 TOULOUSE CEDEX 3

Qualité du demandeur (sur déclaration de I’intéressé) :
CETE APAVE SUDEUROPE — 9 avenue des Pyrénées — BP 6 — 31242 L'UNION CEDEX

III - DESIGNATION DE L’EXPERT

Nous, Cabinet CENTREX, avons désigné aux fins d’assurer la réalisation de cette mission, Monsieur
TROUBAT Dominique — Expert Immobilier et Construction.

Et attestons de son assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation auprés de la société GRAS
SAVOYE — MMA — N° de police : 113 520 675

Date du repérage :
Nous nous sommes rendus a I’adresse du bien a contréler en date du : 14 novembre 2005

IV — DESIGNATION DES LOCAUX NON VISITES

Les 3 bureaux situés a gauche de I’entrée en rez-de-chaussée n’ont pu étre visités étant donné I’absence clés le
jour du contréle.
Les combles au dessus de I’étage 3 n’ont pu étre visités étant donné I’absence de trappe d’acces.

V — CONCLUSIONS

Il a €té repéré des matériaux et produits contenant de ’amiante
L’enveloppe de calorifugeage repérée nécessite de faire effectuer une surveillance du niveau
d’empoussiérement dans I’atmosphére par un organisme agréé en microscopie Electronique a

transmission [

Fait a LE PASSAGE, le 2 janvier 2006

la Marne

- 47520°hE
Tél. 055348275
Siret 429 552 573 04
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Croquis de repérage de 'amiante des locaux

|
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‘aile O td ill Baudot
de Paile Ouest du pavillon « Baudot » | o
T
Piece
/ hon visitée
0O =
Accueil / / Hall Bie
L Pidce
bureaux / “lon visitée
Enduit projeté en plafond  §" . - /Pigce" g ; | %
ne contenant pas d’amiante e I}Q1 7 e Piece Piece 1 I /
- /, /‘/ g m’, ("‘, ,'/ /; /, n07 n06 i
Piéce I ) B - 4 : o~ 02
o ! a— - ] Py
Frili 123 . i'gc;; Conduits amiante ciment / J \ | §J ’_L B .§
n°19 . ) ) 4 oy ™ i g 8
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iéce Piece n°5 cllAsc| @ e
Dalle de sol ne contenant pas d’amiante == n°15 | | ]
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ANNEXE 2
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES

N° dossier

DT/05/AM/5411 — APAVE - INSERM

Date du contrdle

14 novembre 2005

Batiment

Aile ouest du pavillon « Baudot »

Pi¢ce ou zone homogene

Cave en sous-sol

Destination déclarée du local

Cave

Résultat du diagnostic

Surveillance périodique Sil

Controdle d’empoussiérement @

Travaux Si3
Caractéristique de la protection

Etanche o |1

Non étanche i | Compléter la grille de diagnostic
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Etat de surface et de dégradation  Protection Circulations  Chocs et Résultats
physique d’air vibrations
Calorifugeage
en mauvais état ] 2
f () 1
faible M m] 1
F 0 2
f 0 1
P 0| Moyen M o 1
F 0 2
f o 2
dégradation(s) locale(s) N r 3 2
faible M o 2
F o 2
f (m] 2
NP B[ Moyen M o 2
F (m) 3
f ] 2)
Fort M o 3
F (m) 3
f o 1
faible M o 1
F o 2
f (m] 1
P O | Moyen M o 1
F ] 2
f 0 2
Fort M O 2
Calorifugeage en bon état F o 2
f a 1
faible (] o 2
F [u] 2
f n ] 1
NP O | Moyen M o 2
F 0 2
f (] 2
Fort M ] 3
F a 3
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ANNEXE 3
FICHE RECAPITULATIVE

DATE DE CONTROLE : 14 novembre 2005

ADRESSE DE L’IMMEUBLE : Aile ouest pavillon « Baudot » - CHU Purpan — 31000 TOULOUSE
CADASTRE section - n° -

DOSSIER DETENU PAR : CETE APAVE SUDEUROPE - 9 avenue des Pyrénées — BP 6 —

31242 L’UNION CEDEX

LISTE DES LOCAUX AYANT DONNE LIEU
AU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

AILE OUEST DU PAVILLON « BAUDOT »

SOUS-SOL : cave / rangement sous escalier

REZ-DE-CHAUSSEE : entrée, hall / accueil / bureaux, 3 bureaux (non visités), cages d’escalier,
dégagements 1 et 2, corridor, circulations | et 2 et pieces 1 4 32

ETAGE 1 : palier 1, couloirs 1 et 2, cages d’escalier, sanitaires et pi¢ces 33 & 78

COMBLES : sous toit au dessus de I’étage 1

ETAGE 2 : palier 2, couloirs let 2, cages d’escalier et piéces 79a 115

ETAGE 3 : palier 3, dégagements 1, 2 et 3, couloirs 1 et 2, cages d’escaliers et piéces 1 a 37
ETAGE 4 : paliers 4 et 5, piéces 1 & 17 et combles au dessus de I’étage 3 non visités
COMBLES : sous toit au dessus 4 et des piéces 2 et 3 et sous toit au dessus du palier 5 et des piéces 4 a
7

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
AVEC LEUR ETAT DE CONSERVATION ET PRECONISATIONS

Etat de conservation
Flocages, Autres matériaux et
calorifugeages produits contenant de
Locaux co_ntenant Matériaux et prm!uits et fx Plafonds* I’amiante** Pitwiiisiitions
de Pamiante contenant de Pamiante | Cotation 1 a3 | Bon état de | Etat
' conservat® | dégradé
Sous-sol
Cave Enveloppe de calorifuge 2 - v -
Cave Conduit - v - -
Rez-de-chaussée
Dégagement 2, Conduits - =
corridor, v )
circulations, pi¢ces
15et 16
Fagade arriére Conduits - v - -
Fagade avant Conduits = v - )
Jjusqu’a étage 4 _
Piéces 25 et 26 Dalle de sol - - v P
FEtage 1
Palier, WC, pi¢ces | Conduits - v - i
42, 63 et 66
Etage 2
Palier, piéces 93, Conduits - v - )
94,113 et 115
Etage 3
Dégagement 3 Conduit - v - -
Etage 4
Piéces 4, 5¢et6 Conduits - v - -
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* Cotation établie suivant grilles des décrets n® 96-97, 97-855 s’y rattachant :
e Cotation 1 : contrdle périodique de I’état de conservation
e Cotation 2 : surveillance du niveau d’empoussiérement
e Cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant paragraphe 4 de ’annexe 1 de I'arrété du 22 aofit 2002
LEGENDE PRECONISATIONS

S Surveillance : Art 4, alinéa 2 du décret 96-97 modifié

T. Travaux de confinement ou retrait suivant Art. 5, Art 7 du décret 96-97 modifié
IT. Impossibilité technique d’acces - analyses si travaux

P Protection des sollicitations mécaniques (annexe 1.4 de I’Arr. du 22/08/02)

R Remplacement de I’élément (annexe 1.4 de I’Arr. du 22/08/02)
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées

Tél. :0556772707 31240 L’'UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : R05 2302

N° Commande : non communiquée

Echantillon N° 01A05 3120 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 1 — 0502A1269

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Palier central — étage 1

Désignation : Dalle de sol de couleur marron Aspect : plague souple marron+colle
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

[] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

X Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
{Rapport d'analyse N° 055040847-001 joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 07/12/05.
Nombre de préparations : 3.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante dans la plaque et la colle.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d'expédition du rapport.

2005
? al
i
Fatima REGRAG
Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse
cofrac Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & |'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
SO ENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.
B R Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans 'accord préalable du Laboratoire.
SUR DEMANDE
ESSAIS
CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 — Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL
& LYON MARSEILLE BORDEAUX
= 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.l. avenue Gay Lussac
= Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 BP3
2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
g Tél.: 04723252 52 - Fax : 04 72 32 52 00 Tél.: 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél.: 0656 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées

Tél. :0556772707 31240 L’UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire . 05A10LC 1639

N° Rapport . R05 2302

N° Commande : non communiguée

Echantillon N° 01A05 3121 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 2 — 0502A1270

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Salle radio 1 gauche en rez-de-

chausseée

Désignation : Enduit sur gaine en plafond Aspect : amas platreux fibreux
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

X Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d’analyse N° joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 2.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante.

Observations :

Durée de conservation de 'échantillon : 2 mois minimum a compter de la date d’expédition du rapport.

Artigues, le 12 Déce 2005

- =

Fatil%ﬁA/G

Chargée du rapport

Catherine BOPET
Responsg e de groupe Chimie - Analyse

(Ofl'(“ o Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 4 I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est

N TTON autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.

Egmfmouﬁs Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actians Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet T Www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.l. avenue Gay Lussac
=3 BP 3 Z.A.C. Saumaly-Séon - BP 193 BP3
2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
S Tél.: 0472325252 - Fax: 04 72325200 T&l. 104 96 15 22 60 - Fax - 04 96 15 22 61 Tél.: 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
=]
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RAPPORT D’ESSAI
RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU
sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE
Z.1. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. :0556772707 31240 L’'UNION
Fax :055677 3189
N° Affaire : 05A10LC 1639
N° Rapport : RO05 2302
N° Commande : non communiquée
Echantillon N° 01A05 3122 Regu le : 28/11/05
Vos Réf. : Echantillon n® 3 — 0502A1271
Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Petit bureau contigu réception
examens — rez-de-chaussée
Désignation : Dalle de sol de couleur grise Aspect : plaque dure grise+colle

RESULTATS

Méthodologie d'analyse

[] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d'analyse N° 055040847-002 joint en annexe)

Echantillon analyséle  : 07/12/05.
Nombre de préparations : 3.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante dans la plaque et la colle.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d’expédition du rapport.

Artigues, le-§ 2 Décembre 2005

"

Chargée du rapport Responsable“de groupe Chimie - Analyse
cofruc Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. La reproduction de ce rapport d’essai n'est

SOMIENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.

gg%EUE;QUEES Aucune reproduction partielle de ce document n’est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

- LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.l. avenue Gay Lussac
=3 Z.A.C. Saumaty-Séon — BP 193 BP3
2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
=3 Tél.: 0472325252 -Fax:04 72325200 Tél.: 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél.: 0556 77 27 27 - Fax : 0556 77 27 00
@
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. :0556 772707 31240 L’UNION

Fax :0556 77 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : R05 2302

N°® Commande : non communiquée

Echantillon N° 01A05 3123 Recu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 4 - 0502A1272

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Local production eau chaude — rez-
de-chaussée
Désignation : Enveloppe de calorifuge Aspect : amas fibreux platreux

RESULTATS

Méthodologie d'analyse

Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d’analyse N° joint en annexe)

Echantillon analyséle  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 2.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum a compter de la date d'expédition du rapport.

Artigues, le 12 Décembre 2005

&\

L .

Fatima REGRAG atiierine BODET
Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse
(0"(“ Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est

SoVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 11 pages et 1 annexe.

ngﬁ&ﬁaum Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 — Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.l. avenue Gay Lussac
=3 BP 3 Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 BP3
3 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
< Tél.: 0472325252 -Fax:04 72325200 Tél.: 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél. : 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
@
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RAPPORT D’ESSAI

sudeurope

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

e Al 5/11

J<

CETE APAVE SUDEUROPE

ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE
Z.l. - Avenue Gay Lussac

APAVE SUDEUROPE

B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées

Tél. :0556772707 31240 L’'UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : RO05 2302

N° Commande : non communiquée

Echantillon N° 01A05 3124 Recu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 5 — 0502A1273

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / WC cété salle radio 1 — rez-de-

chaussée

Désignation : Céble électrique Aspect : amas fibreux hétérogéne

RESULTATS

Méthodologie d'analyse

E Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d'analyse N° joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 2.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante.

Observations :

Duree de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d'expédition du rapport.

12 Décembre 2005

S

Artigues

atherine BODET

Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse

cofrac cowen Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est

s TON autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 11 pages et 1 annexe.

chmjgoum Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSALS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.l. avenue Gay Lussac
e BP 3 Z.A.C. Saumaty-Séon — BP 193 BP3
= 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
e Tél.: 0472325252 -Fax:0472325200 Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél.: 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 2700
@
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A I'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. :0556772707 31240 L’UNION

Fax :0556773189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : R05 2302

N° Commande : non communiguée

Echantillon N° 01A05 3125 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n°® 6 — 0502A1274

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Réserve centrale course nord — rez-
de-chaussée
Désignation : Dalle de sol de couleur grise Aspect . plaque dure grise

RESULTATS

Méthodologie d'analyse

X] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d'analyse N° joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 1.

L’échantillon analysé contient des fibres d’amiante de type chrysotile.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d'expédition du rapport.

Artigues, le 12 Décembre 2005

Fatin\m;%e/ Catherine BODET

Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse

cofrac Ce rapport d'essal ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
FORVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.
ggmﬁwm Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.
SUR DEMANDE

ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 — Site Internet ; www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX

g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vemazza Z.1. avenue Gay Lussac

e BP 3 Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 BP 3

2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX

g Tél.:0472325252-Fax:04 72325200 Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél.: 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
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Cabinet CENTREX|- Dossier INSERM Administration Déléguée Régionale - Page
RAPPORT D’ESSAI
RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU
sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE
Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. :0556 772707 31240 L’UNION
Fax :055677 3189
N° Affaire : 05A10LC 1639
N° Rapport : R05 2302
N° Commande : non communiquée
Echantillon N° 01A05 3126 Regu le : 28/11/05
Vos Réf. : Echantillon n® 7 — 0502A1275
Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05
Provenance : INSERM / Bureau accueil — étage 2
Désignation : Enveloppe de calorifuge Aspect : amas fibreux platreux
RESULTATS
Méthodologie d'analyse

B< Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accredité (LEM)
(Rapport d’analyse N° joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 2.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum a compter de la date d'expédition du rapport.

Artigues, le 12 Dé re 2005

Fatima REGRAG Catherine BODET

Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse
cofrac Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d’essai n'est
CONYENTION autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11 pages et 1 annexe.
PORTEES Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.
COMMUNIQUEES
SUR DEMANDE
ESSALS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX

g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.1. avenue Gay Lussac

=3 BP 3 Z.A.C. Saumaty-Séon — BP 193

g 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX

g Tél.: 04 72325252 -Fax:04 7232 5200 Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél. : 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. :055677 2707 31240 L’UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : RO05 2302

N° Commande : non communiguée

Echantillon N° 01A05 3127 Requ le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 8 — 0502A1276

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Cve — sous-sol

Désignation : Enveloppe de calorifuge Aspect : amas bitumineux
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

[] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

X Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d’analyse N° 05S040847-003 oint en annexe)

Echantillon analysé le  : 07/12/05.
Nombre de preparations : 1.

L’échantillon analysé contient des fibres d’amiante de type chrysotile.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum a compter de la date d’expédition du rapport.

Artigues, le 12 Décembre 2005

Fatima RAG Catherine BODET
Chargée du rapport sponsable.de€ groupe Chimie - Analyse
cofrac Ce rapport d'essai ne concerne gue les échantillons soumis a 'essai. La reproduction de ce rapport d’essai n'est

CONVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.

ggmgglou&s Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 8 502 500 € - N°® SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

g LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.1. avenue Gay Lussac
=3 BP 3 Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193
2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
g Tél. 10472325252 -Fax: 0472325200 Tél.: 04 96 1522 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél. : 0556 77 27 27 - Fax : 0556 77 27 00
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A l'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées

Tél. :0556772707 31240 L’'UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : RO05 2302

N° Commande : non communiquée

Echantillon N° 01A05 3128 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n°® 9 — 0502A1277

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Palier c6té ascenseur central — étage

4

Désignation : Dalle de sol de couleur beige Aspect : plaque souple+colle
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

X Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d'analyse N° 05S040847-004 joint en annexe)

Echantillon analyséle  : 07/12/05.
Nombre de préparations : 3.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante dans la plaque et la colle.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d'expédition du rapport.

Fatimh REGRAG
Chargée du rapport

(0"‘ auc Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est

CONVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.

ggmﬁw&s Aucune reproduction partielle de ce document n’est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Aclions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
% 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.I. avenue Gay Lussac
=3 BP 3 Z.A.C. Saumaly-Séon - BP 193 BP 3
2 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
I<d Tél.: 04 723252 52-Fax:04 72325200 Tél. : 0496 15 22 60 - Fax ; 04 96 15 22 61 Tél.: 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
@
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RAPPORT D’ESSAI
RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A I'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées

Tél. : 0556772707 31240 L’UNION

Fax :055677 3189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : R05 2302

N° Commande : non communiquée

Echantillon N° 01A05 3129 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 10 — 0502A1278

Préleve par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Toiture terrasse du couloir — rez-de-

chaussée

Désignation : Revétement bitumineux Aspect : amas fibreux bitumineux
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

X1 Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

[ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d’analyse N° joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 28/11/05.
Nombre de préparations : 2.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante.

Observations :

Durée de conservation de I'échantillon : 2 mois minimum & compter de la date d’expédition du rapport.

Artigues, le 12 Décembr

"

/

Fatifia REGRAG tHerine BODET

Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse
cofrac Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est

SOMVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pages et 1 annexe.

ggm&aoum Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAIS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Sile Internet : Www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.1. avenue Gay Lussac
=3 Z.A.C. Saumaty-Séon — BP 193 BP3
Q 69811 TASSIN CEDEX 13322 MARSEILLE CEDEX 16 33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX
e Tel.: 04 72 3252 52 - Fax : 04 72 32 52 00 Tél. : 0496 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 Tél. : 0556 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
h=2}
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RAPPORT D’ESSAI

RECHERCHE D’AMIANTE DANS UN MATERIAU

sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE
ACTIVITE LABORATOIRE DE CHIMIE

Z.l. - Avenue Gay Lussac APAVE SUDEUROPE
B.P.N°3 A I'attention de M. LAPORTE
33370 ARTIGUES-prés-BORDEAUX 9 avenue des Pyrénées
Tél. : 0556772707 31240 L’'UNION

Fax :0556 773189

N° Affaire : 05A10LC 1639

N° Rapport : RO05 2302

N°® Commande : noncommuniguée

Echantillon N° 01A05 3130 Regu le : 28/11/05

Vos Réf. : Echantillon n® 11 — 0502A1280

Prélevé par : M. TROUBAT le : 24/11/05

Provenance : INSERM / Salle de pause — rez-de-chaussée

Désignation : Enduit projeté en plafond Aspect : amas dur+peinture
RESULTATS

Méthodologie d'analyse

[] Echantillon analysé en microscopie optique en lumiére polarisée par notre Laboratoire, selon la PTS 01 LC 401
faisant référence a la MDHS 77.

BJ Echantillon analysé en microscopie électronique, par le Laboratoire accrédité (LEM)
(Rapport d'analyse N° 058040847-005 joint en annexe)

Echantillon analysé le  : 07/12/05.
Nombre de préparations : 1.

L’échantillon analysé ne contient pas de fibre d’amiante dans le matériau dur et la peinture.

Observations :

Durée de conservation de |'échantillon : 2 mois minimum a compter de la date d'expédition du rapport.

Artigues,  Déeenbre 2
Z [
Fatimla REGRAG Catherine BODET

Chargée du rapport Responsable de groupe Chimie - Analyse
cofrac Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'essai. La reproduction de ce rapport d’essai n'est

CONVENTION autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 11 pages et 1 annexe.

ggmﬁoum Aucune reproduction partielle de ce document n'est autorisée sans I'accord préalable du Laboratoire.

SUR DEMANDE
ESSAILS

CETE APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
SIEGE SOCIAL

& LYON MARSEILLE BORDEAUX
g 177 route de Sain Bel 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.1. avenue Gay Lussac
= 69811 TASSIN CEDEX £t Seumaly-Slon < 3 1% 33370 ARTIGUES prés- BORDEAUX
3 Tél.: 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00 e NP R E LEReR Tél - 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00
e o : Tél.: 0495 15 22 60 - Fax : 04 86 15 22 61 o ax:
D
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CETE APAVE SUDEUROPE

Mile REGRAG

ZI Avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM :
Version du :

055040847-001
07/12/2005 15:10

Page 1 sur 1
Date de réception : 01/12/2005
Référence dossier : Cde 02.A10.05.5-00944
N°Contrat PDI 30015218 Mission 2
N°Aff 05A10LC 1639
Référence échantillon : 01A05 3120
Parameétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle
Description microscopique en MOLP Matériau synthétique Fibres synthétique
Traitement de [I'échantillon -
Nombre de préparations 2
© Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante MDHS 77

Phase : 2
Description visuelle

Plaque souple

Description microscopique en MET

Traitement de l'échantillon

Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations

1

© Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'sst autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objet ‘o'r"

soumis & [I'essai. L'accréditation du COFRAC alteste de la compétence du laboratoire pour les seuls

identifiés par ©.

LEM Laboratoires - Site de Saverne
20 rue du Kachersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex

Tél 03 88911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.lemlabc.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

essais couverts par l'accréditation qui sor

ACCREDITATION

N° 1-1488
PORTEE

COMMUNIQUEE

SUR DEMANDE

ESSAIS
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CETE APAVE SUDEUROPE

Mile REGRAG

ZI Avenue Gay Lussac

BP3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 055040847-002
Version du : 07/12/2005 15:10 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/12/2005
Référence dossier : Cde 02.A10.05.8-00944
N°Contrat PDI 30015218 Mission 2
N°Aff 05A10LC 1639
Référence échantillon : 01A05 3122
: Paramétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopique en MOLP Matériau synthétique
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
© Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante MDHS 77

Phase : 2

Description visuelle Plaque dure

Description microscopique en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations 1

© Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'ami

ante Adaptation de la NFX 43-050

(AN

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte

soumis a lessal. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls

identifiés par ©.

1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objel
essais couverls par l'accréditation qui sor

cofrac

LEM Laboratoires - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaveme@lemlabo.com - site web : www.lemlabo.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
Ne 1-1488
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE

ESSAIS
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CETE APAVE SUDEUROPE

Mile REGRAG

Z| Avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 055040847-003
Version du : 07/12/2005 15:10 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/12/2005
Référence dossier : Cde 02.A10.05.5-00944
N°Contrat PDI 30015218 Mission 2
N°Aff 05A10LC 1639
Référence échantillon:  01A05 3127
Paramétres Résultats - Normes
Phase : 1
Description visuelle Matériau bitumineux
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantillon Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
© Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type Chrysotile Adaptation de la NFX 43-050

{v" -

Pascal Haller

Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objel ‘.irl'
soumis a l'essai. L'accréditation du COFRAC atleste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sor

identifiés par ©.

LEM Laboratoires - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.lemlabo.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCRECITATION

N° 1-1488
PORTEE

COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE

ESSAIS
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CETE APAVE SUDEUROPE

Mile REGRAG

ZI Avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® échantillon LEM : 055040847-004
Version du : 07/12/2005 15:10 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/12/2005
Référence dossier : Cde 02.A10.05.5-00944
N°Contrat PDI 30015218 Mission 2
N°Aff 05A10LC 1639
Référence échantillon : 01A05 3128
Paramétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopique en MOLP Matériau synthétique
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
© Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante MDHS 77

Phase : 2

Description visuelle Plaque souple

Description microscopique en MET

Traitement de l'échantillon

Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations 1

© Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

{r" ~

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objel
soumis & lessai. L'accréditation du COFRAC atfteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sor

identifiés par ©.

ACCREDITATION
LEM Laboratolres - Site de Saverne N° 1-1488
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex PORTEE

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail ; lemsaveme@lemlabo.com - site web : www.lemlabo.com COMMUNIQUEE

SAS au capital de 1632 800 € - APE 741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

SUR DEMANDE

cofra

ESSAIS
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CETE APAVE SUDEUROPE
Mile REGRAG
ZI Avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 055040847-005
Version du : 07/12/2005 15:10 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/12/2005
Référence dossier : Cde 02.A10.05.5-00944
N°Contrat PDI 30015218 Mission 2
N°Aff 05A10LC 1639
Référence échantillon : 01A05 3130
Paramétres Résultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

Matériau dur Peinture

Description microscopique en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide
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ANNEXE 5

CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes générales de sécuricé définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le
gestionnaire) de I'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de
ses conditions d'occupation.

1. Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du poumon et de la plévre). Les matériaux contenant de 'amiante peuvent libérer des
fibres d’amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par
exemple pergage, pongage, découpe, friction ...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions
importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

11 est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de
amiante (flocage, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissés ou tressés, mousse isolante de
calfeutrement. ..) et d'avoir recours, dans de telles situations, a des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2; Informations des professionnels

Professionnels : attention, les consignes généralcs de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative 4 la protection des
travailleurs contre les risques liés A I'inhalation de poussiéres d’amiante. Des documents d'information et des
conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les Directions régionales du travail, de
I'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales

d’assurance maladie (CRAM) et I'organisme professionnel de prévention du bitiment et des travaux publics
(OPPBTP). ‘

3. Consignes générales de sécurité

A - Consignes générales de sécurité visant  réduire I'exposition des poussicres d’amiante
Lors des interventions sur (ou 4 proximité) des matériaux contenant de 'amiante, il convient
d’éviter au maximum 'émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.
L’émission de poussiéres doit étre limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le
remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante ciment) ;

- travaux réalisés A proximité d’'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme
par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle
floquée, d'interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés
sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée & lamiante

- Travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...), comme le
pergage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment ;

- Déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenanc du carton d’amiante avec des
parements,

L'émission de poussiéres peut étre limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante (en tenant compte du risque
électrique), afin d'abaisser le taux d’émission de poussiére ;

- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a [a norme européenne EN 149) permettent de
réduire l'inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent étre jetés aprés utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la
zone de travail. Les combinaisons doivent &tre jetées a la fin de chaque utilisation,
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De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets A proximité immédiate de la zone de travail et
d’'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

B. — Consignes générales de sécurité relatives a la gestion des déchets contenant de 'amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux oti 'amiante est fortement liée (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent étre stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménageé
de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres
que le personnel de I'entreprise de travaux.
Les matériaux & fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.
Elimination des déchets
Les matériaux ot I'amiante est fortement liée (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et
volets coupe-feu) doivent &tre éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de l'amiante liée. Ces déchets sont conditionnés en sacs éranches, type
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.
Les matériaux & fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches
scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le
bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n°® 11861*01). Il regoit I'original du
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
I'installation de stockage ou du site de vitrification).
Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets
de matériels (ﬁltres, pat exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme
procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.



