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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant réalisation de travaux   

 

Arrêté du 16/07/2019 
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 

mars 2019  Norme NF X 46-020 d’août 2017 
 

 
Numéro de rapport 2756-CHAM A  

Propriétaire Monsieur  GCS  Formation en Santé  

Donneur d’ordre Monsieur  GCS  Formation en Santé  

Adresse de l’immeuble  4 rue de l ancien calvaire  62600  BERCK  

Bâtiment ou installation Bâtiment  

Date de la commande 17/09/2024  

La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage 26/09/2024  

Date d’émission du rapport de repérage 26/11/2024  

Référence du programme de travaux défini par le donneur 
d’ordre 

 

 

Signataire du rapport 
Signature et Visa Opérateur de repérage : 

 

DETRUE  Yannick   
ARTOIS COORDINATION SECURITE  
Le 26/11/2024  

 
 

   
 
    
 

 

Conclusions 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante  
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Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante repérés 
 

 

Référence 

(Sondage) 
Matériaux ou produits 

N° du 
local 

Localisation Etage Référence (ZPSO) 

 Fibre 

4 Chaufferie 1er SS 

Z001 

 Joint de brides  

 Joint d'étanchéité fibre Z002 

 Joint d'étanchéité fibre Z002 

 Béton Z003 

 Enduit ciment sur béton 
5 Entrée RDC 

Z016 

 Colle de carrelage Z033 

 Colle de carrelage 7 Hall n°2 RDC Z033 

 Enduit ciment sur béton 
8 Façade avant  

Z016 

 Plaque lisse type glasal Z017 

 Enduit ciment sur béton 13 Espace étudiant 1er Z016 

S017 Revêtement PVC et colle 15 
Salle de travaux 

pratique 
1er Z027 

S019 Revêtement PVC et colle 16 Couloir 1er Z026 

 Enduit ciment sur béton 18 Local détente 2ème Z016 

 Enduit sur carreau de plâtre 22 Bibliothèque n°2 2ème Z014 

 Résine 23 Ascenseur   

 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

24 Toiture  

Z040 

 Ardoise de synthèse en fibre ciment Z040 

 Ardoise de synthèse en fibre ciment Z044 

 Ardoise de synthèse en fibre ciment Z044 

 Ardoise de synthèse en fibre ciment Z040 

 Ardoise de synthèse en fibre ciment 25 Machinerie  Z044 

 Enduit plâtre  
26 Cours 1 3ème 

Z035 

 Enduit type crépi  

 Plaques fibreuses 

28 Veranda 3ème 

Z039 

 Plaques fibreuses Z039 

 Plaques fibreuses  

 
 
 
 

Exclusions 

Aucune 
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1 Description de la mission 
 

1.1 Objet de la mission : 

Le repérage de l’amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à 
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou 
indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. 

Références de l’ordre de mission : 2756-CHAM  

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire de l’immeuble : GCS Formation en Santé  

Demeurant : 4 rue de l ancien calvaire 62600 BERCK  

Représenté par :  

Commanditaire du repérage : Monsieur GCS Formation en Santé  

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur DETRUE Yannick  

Nom et adresse de l’entreprise : ARTOIS COORDINATION SECURITE   163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

N° de Siret : 41483261800014  

RCP-compagnie-n° de police : Allianz IARD -60925704  

1.3 Identification complète du bâtiment concerné : 

Dénomination :  

Adresse complète : 4 rue de l ancien calvaire  62600  BERCK  

Référence Cadastrale : NC  

1.4 Identification du bien concerné : 

Date du PC ou date de construction : Permis de Construire : Non communiqué  Construction : Non communiquée  

Type et Fonction principale du bien  : Bâtiment     Tertiaire  

Autre renseignement permettant 
d’identifier avec certitude le bien 
concerné : 

Aucun   

 

2 Programme de Travaux 
 

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 

Intitulé  
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3 Cadre de la mission de repérage 
  

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) : 

Parties d’immeuble concernées  
 
 

 

Parties d’immeuble visitées   Etage Travaux 

Hall n°1 1er SS Concernée 

Dégagements 1er SS Concernée 

Local 1er SS Concernée 

Chaufferie 1er SS Concernée 

Entrée RDC Concernée 

Bureau de direction RDC Concernée 

Hall n°2 RDC Concernée 

Façade avant  Concernée 

Amphitheatre RDC Concernée 

Bureau RDC Concernée 

Office RDC Concernée 

Cours 1 1er Concernée 

Espace étudiant 1er Concernée 

WC 1er Concernée 

Salle de travaux pratique 1er Concernée 

Couloir 1er Concernée 

Bibliothèque n°1 1er Concernée 

Local détente 2ème Concernée 

Salle 02 2ème Concernée 

Salle 03 2ème Concernée 

Sanitaires n°1 2ème Concernée 

Bibliothèque n°2 2ème Concernée 

Ascenseur  Concernée 

Toiture  Concernée 

Machinerie  Concernée 

Cours 1 3ème Concernée 

Cours 2 3ème Concernée 

Veranda 3ème Concernée 

Sanitaires n°2 3ème Concernée 

Terrasse  Concernée 
 

 

Programme de repérage 

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 16 
juillet 2019 : 
 

 

3.2 Rapports précédemment réalisés 
 

Néant 
 

4 Conditions de réalisation du repérage 
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4.1  Dates et Nature des visites sur site  
 

Néant 

4.2  
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux 
prescriptions de la norme NF X 46-020 

 

 

4.3  Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies 

Néant 
 

4.4  Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages 
 

Dans le cadre de la mission de repérage, l’opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages 
suivantes : 

 

Z001 : Joint de bruleur Fibre (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Chaufferie Joint de bruleur Fibre  

 
 

Z002 : Chaudière façe arrière haut Joint d'étanchéité fibre (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Chaufferie 

Chaudière façe arrière haut Joint d'étanchéité fibre  

Chaudière façe arrière bas Joint d'étanchéité fibre  

 
 

Z003 : Dalle Béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Chaufferie Dalle Béton  

 
 

Z004 : Mur Joint d'assemblage maçonnerie (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Dégagements Mur Joint d'assemblage maçonnerie  
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Z005 : Plafond Bois fibreux (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Local Plafond Bois fibreux S001 

 
 

Z006 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Local Mur Enduit ciment sur béton S003 

 
 

Z007 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Local Plinthes Colle de carrelage S004 

 
 

Z008 : Plafond Enduit plâtre sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Hall n°1 Plafond Enduit plâtre sur béton S005 

 
 

Z009 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Hall n°1 Mur Enduit ciment sur béton  

 
 

Z010 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Hall n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  
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Z011 : Portes d'entrée Joint de vitrage EPDM (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Entrée Portes d'entrée Joint de vitrage EPDM  

Salle de travaux pratique Fenêtres Joint de vitrage EPDM  

Salle 02 Fenêtres Joint de vitrage EPDM  

Salle 03 Fenêtres Joint de vitrage EPDM  

 
 

Z012 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Entrée Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Hall n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

 
 

Z013 : Plancher Colle de carrelage (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Entrée Plancher Colle de carrelage  

Hall n°2 Plancher Colle de carrelage  

 
 

Z014 : Cloisons Enduit sur carreau de plâtre (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Bureau de direction Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

Office Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

WC Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

Couloir Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

Sanitaires n°1 Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

Bibliothèque n°2 Mur Enduit sur carreau de plâtre  
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Z015 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Hall n°2 Mur Enduit plâtre sur béton S006 

Amphitheatre Mur Enduit plâtre sur béton S007 

 
 

Z016 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Entrée Mur Enduit ciment sur béton  

Façade avant Mur Enduit ciment sur béton  

Espace étudiant Mur Enduit ciment sur béton  

Couloir Mur Enduit ciment sur béton  

Local détente Mur Enduit ciment sur béton  

 
 

Z017 : Allège de fenêtre Plaque lisse type glasal (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Façade avant Allège de fenêtre Plaque lisse type glasal  

 
 

Z018 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Amphitheatre Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Bureau Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Office Faux-plafond Dalle de faux-plafond  
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Z019 : Fenêtres Joint d'assemblage vitrage (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Bureau Fenêtres n°2 Joint d'assemblage vitrage S009 

Couloir Fenêtres  n°1 Joint d'assemblage vitrage S020 

Sanitaires n°1 Fenêtres  Joint d'assemblage vitrage S023 

Bibliothèque n°2 Fenêtres  Joint d'assemblage vitrage  

 
 

Z020 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Bureau Mur Enduit plâtre sur béton  

WC Mur Enduit plâtre sur béton  

Couloir Mur Enduit plâtre sur béton  

Bibliothèque n°1 Mur Enduit plâtre sur béton  

Salle 02 Mur Enduit plâtre sur béton  

Salle 03 Mur Enduit plâtre sur béton  

Sanitaires n°1 Mur Enduit plâtre sur béton  

 
 

Z021 : Mur Plaque de plâtre avec calicot enduit (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 Mur Plaque de plâtre avec calicot enduit S011 

Espace étudiant Mur Plaque de plâtre avec calicot enduit S013 

Local détente Mur Plaque de plâtre avec calicot enduit  
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Z022 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Espace étudiant Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

WC Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Bibliothèque n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Local détente Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Salle 02 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Salle 03 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Sanitaires n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Bibliothèque n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

 
 

Z023 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 Plancher Revêtement PVC et colle S012 

 
 

Z024 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Espace étudiant Plancher Revêtement PVC et colle S014 

Local détente Plancher Revêtement PVC et colle  

 
 

Z025 : Dalle Résine (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Espace étudiant Dalle Résine S015 
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Z026 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

WC Plancher Revêtement PVC et colle S016 

Couloir Plancher Revêtement PVC et colle S019 

Bibliothèque n°1 Plancher Revêtement PVC et colle S021 

Salle 02 Plancher Revêtement PVC et colle  

Salle 03 Plancher Revêtement PVC et colle  

Bibliothèque n°2 Plancher Revêtement PVC et colle  

 
 

Z027 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Salle de travaux pratique Plancher Revêtement PVC et colle S017 

 
 

Z028 : Mur Colle de faïence (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Salle de travaux pratique Mur Colle de faïence S018 

 
 

Z029 : Plafond Plâtre (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Salle de travaux pratique Plafond Plâtre  

 
 

Z030 : Appuis de fenêtre Béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Bibliothèque n°1 Appuis de fenêtre Béton  

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  13/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 

Z031 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Sanitaires n°1 Plancher Revêtement PVC et colle S022 

 
 

Z032 : Mur Enduit ciment  (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Bibliothèque n°2 Mur Enduit ciment   

 
 

Z033 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Entrée Plinthes Colle de carrelage  

Hall n°2 Plinthes Colle de carrelage  

 
 

Z034 : Fenêtres  Joint d'assemblage vitrage (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 

Fenêtres  Joint d'assemblage vitrage S027 

Fenêtres  Joint d'assemblage vitrage S024 
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Z035 : Mur Enduit plâtre  (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 

Mur Enduit plâtre   

Mur Enduit plâtre   

Mur Enduit plâtre   

Mur Enduit plâtre   

Cours 2 

Mur Enduit plâtre   

Mur Enduit plâtre   

Sanitaires n°2 Mur Enduit plâtre   

 
 

Z036 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 Plancher Revêtement PVC et colle S025 

 
 

Z037 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond S026 

Cours 2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

Sanitaires n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond  

 
 

Z038 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Cours 2 Plancher Revêtement PVC et colle S029 

Veranda Plancher Revêtement PVC et colle S030 
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Z039 : Mur int  Plaques fibreuses (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Veranda 

Mur int  Plaques fibreuses  

Mur int  Plaques fibreuses  

 
 

Z040 : Toiture Ardoise de synthèse en fibre ciment (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Toiture 

Toiture n°3 Ardoise de synthèse en fibre ciment  

Toiture n°4 Ardoise de synthèse en fibre ciment  

Toiture n°2 Ardoise de synthèse en fibre ciment  

 
 

Z041 : Cloisons Enduit sur carreau de plâtre (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Sanitaires n°2 Cloisons Enduit sur carreau de plâtre  

 
 

Z042 : Plancher Revêtement PVC et colle (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Sanitaires n°2 Plancher Revêtement PVC et colle S031 

 
 

Z043 : Mur Enduit plâtre  (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Sanitaires n°2 Mur Enduit plâtre   
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Z044 : Bardages Ardoise de synthèse en fibre ciment (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Toiture 

Bardages Ardoise de synthèse en fibre ciment  

Bardages Ardoise de synthèse en fibre ciment  

Machinerie Bardages Ardoise de synthèse en fibre ciment  

 
 

Z045 : Toiture Revètement bitumineux + isolant (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Terrasse Toiture n°1 Revètement bitumineux + isolant  

 
 

Z046 : Toiture EIF (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

Terrasse Toiture n°2 EIF  

 
 

 

5 Résultats du repérage 
 

5.1 Résultats de l’Analyse Documentaire : 

 

Titre 

Programme de travaux 
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5.2 Liste des matériaux et produits repérés 

 

Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

Hall n°1 
1er 
SS 

Toutes 
zones 

Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P011) 
Non  

Plafond Plafond 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P010) 
Non  

Dépôt sur 
sol 

Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P012) 
Non  

Dégagements 
1er 
SS 

C Mur 
Joint d'assemblage 

maçonnerie 
Résultat d’analyse 

(P005) 
Non  

Local 
1er 
SS 

Toutes 
zones 

Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P008) 
Non  

Plafond Plafond Bois fibreux 
Résultat d’analyse 

(P006) 
Non  

Sol Plancher Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P007) 
Non  

Toutes 
zones 

Plinthes Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P009) 
Non  

Chaufferie 
1er 
SS 

Centre  Joint de bruleur Fibre 
Résultat d’analyse 

(P001) 
Oui  

Centre  Brides Joint de brides 
Résultat d’analyse 

(P002) 
Oui  

Centre  
Chaudière façe 

arrière haut 
Joint d'étanchéité 

fibre 
Résultat d’analyse 

(P003) 
Oui  

Centre  
Chaudière façe 

arrière bas 
Joint d'étanchéité 

fibre 
Résultat d’analyse Oui  

Sol Dalle Béton 
Résultat d’analyse 

(P004) 
Oui  

Entrée RDC 

A 
Porte d'entrée - 

Dormant et ouvrant 
extérieurs 

Aluminium 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

A Portes d'entrée 
Joint de vitrage 

EPDM 
Résultat d’analyse 

(P015) 
Non  

A Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P013) 
Oui  

A 
Porte d'entrée n°1 - 
Dormant et ouvrant 

intérieurs 
Aluminium 

Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Sol Plancher Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P017) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P016) 
Non  

A Plinthes Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P014) 
Oui  

Bureau de 
direction 

RDC A Cloisons 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P018) 
Non  

Hall n°2 RDC 

Toutes 
zones 

Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse Oui  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher Colle de carrelage Résultat d’analyse Non  

Toutes Mur Enduit plâtre sur Résultat d’analyse Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

zones béton (P019) 

Façade avant  

A Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse Oui  

A Allège de fenêtre 
Plaque lisse type 

glasal 
Résultat d’analyse 

(P020) 
Oui  

Amphitheatre RDC 

Toutes 
zones 

Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P023) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P021) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P022) 
Non  

Bureau RDC 

D Fenêtres n°1 Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P026) 
Non  

D Fenêtres n°2 
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse 

(P024) 
Non  

D Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P025) 
Non  

Office RDC 

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P028) 
Non  

C Cloisons 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P027) 
Non  

Cours 1 1er 

C Mur 
Plaque de plâtre 

avec calicot enduit 
Résultat d’analyse 

(P029) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P030) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P031) 
Non  

C Fenêtres Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Espace 
étudiant 

1er 

D Mur 
Plaque de plâtre 

avec calicot enduit 
Résultat d’analyse 

(P032) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P033) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P034) 
Non  

D Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P035) 
Oui  

Sol ext  Dalle Résine 
Résultat d’analyse 

(P036) 
Non  

D Porte-fenêtres Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

WC 1er 

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P039) 
Non  

B, C et E Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P038) 
Non  

A, D, F Cloisons Enduit sur carreau Résultat d’analyse Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

de plâtre (P037) 

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P040) 
Non  

Salle de 
travaux 
pratique 

1er 

Toutes 
zones 

Mur Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P042) 
Non  

C 
Fenêtres - Dormant 

et ouvrant 
extérieurs 

Aluminium 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

C Fenêtres 
Joint de vitrage 

EPDM 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P041) 
Oui  

Plafond Plafond Plâtre 
Résultat d’analyse 

(P043) 
Non  

Couloir 1er 

A Cloisons 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P044) 
Non  

B, C et D Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P045) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P046) 
Oui  

D Fenêtres  n°1 Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

D Fenêtres  n°1 
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse Non  

D Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P047) 
Non  

C Porte Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Bibliothèque 
n°1 

1er 

B, C et E Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P048) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P049) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P050) 
Non  

D Fenêtres PVC 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

E Appuis de fenêtre Béton 
Résultat d’analyse 

(P051) 
Non  

Local détente 2ème 

D Mur 
Plaque de plâtre 

avec calicot enduit 
Résultat d’analyse Non  

D Porte-fenêtres Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse Non  

D Mur 
Enduit ciment sur 

béton 
Résultat d’analyse Oui  

Sol ext  Dalle Béton Matériau ou produit 
qui par nature ne 

Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

contient pas d’amiante 

Salle 02 2ème 

C Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P052) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P054) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P053) 
Non  

C 
Fenêtres - Dormant 

et ouvrant 
extérieurs 

Aluminium 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

C Fenêtres 
Joint de vitrage 

EPDM 
Résultat d’analyse Non  

Salle 03 2ème 

C Fenêtres 
Joint de vitrage 

EPDM 
Résultat d’analyse Non  

C Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse Non  

C 
Fenêtres - Dormant 

et ouvrant 
extérieurs 

Aluminium 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Sanitaires n°1 2ème 

A, B, C, E,  Cloisons 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P055) 
Non  

D Mur 
Enduit plâtre sur 

béton 
Résultat d’analyse 

(P056) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P057) 
Non  

D Fenêtres  Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

D Fenêtres  
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse 

(P058) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Bibliothèque 
n°2 

2ème 

B et C Mur Enduit ciment  
Résultat d’analyse 

(P059) 
Non  

D et E Mur 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P062) 
Oui  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P060) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P061) 
Non  

D et E Fenêtres  Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

D et E Fenêtres  
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse Non  

Ascenseur  

Sur porte Porte Résine 
Résultat d’analyse 

(P063) 
Non  

A, B, C et 
D 

Mur Enduit sur béton 
Résultat d’analyse 

(P064) 
Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

Ascenseur Dessus cabine  Résine 
Résultat d’analyse 

(P066) 
Oui  

Plafond Plafond Résine 
Résultat d’analyse 

(P069) 
Non  

Sol Dalle Béton 
Résultat d’analyse 

(P065) 
Non  

Sol 
ascenseur 

Plancher Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Ascenseur Dessus cabine  Métal 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

A, B, C et 
D 

Mur 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P068) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P070) 
Non  

Toiture  

Toiture 
Ext. 

Ecran de sous 
toiture 

Revètement 
bitumineux 

Résultat d’analyse 
(P086) 

Non  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°3 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse 

(P090) 
Oui  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°4 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse 

(P096) 
Oui  

Toiture 
Ext. 

Bardages 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse 

(P098) 
Oui  

Toiture 
Ext. 

Bardages 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse 

(P087) 
Oui  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°1 
Revètement 

bitumineux de type 
Pax alu 

Résultat d’analyse 
(P088) 

Non  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°2 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse 

(P089) 
Oui  

Machinerie  

A, B, C et 
D 

Mur 
Enduit plâtre sur 

brique 
Résultat d’analyse 

(P067) 
Non  

Toiture 
Ext. 

Bardages 
Ardoise de synthèse 

en fibre ciment 
Résultat d’analyse Oui  

Plafond Plafond Béton 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Sol Dalle Béton 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Cours 1 3ème 

Toutes 
zones 

Fenêtres Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P072) 
Non  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P073) 
Oui  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P074) 
Non  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P075) 
Non  

Toutes 
zones 

Fenêtres  
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse 

(P078) 
Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

Terrasse Mur ext Enduit type crépi 
Résultat d’analyse 

(P097) 
Oui  

Toutes 
zones 

Fenêtres  
Joint d'assemblage 

vitrage 
Résultat d’analyse 

(P071) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P076) 
Non  

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P077) 
Non  

Cours 2 3ème 

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P079) 
Non  

Toutes 
zones 

Fenêtres PVC 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P081) 
Non  

Toutes 
zones 

Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P080) 
Non  

C Porte Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Veranda 3ème 

A Porte Bois 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P082) 
Non  

A, B, C et 
D 

Mur int  Plaques fibreuses 
Résultat d’analyse 

(P084) 
Oui  

A, B, C et 
D 

Mur int  Plaques fibreuses 
Résultat d’analyse 

(P083) 
Oui  

A, B, C et 
D 

Mur ext Plaques fibreuses 
Résultat d’analyse 

(P085) 
Oui  

Toiture int. 
ext. 

Toiture Métal 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

Sanitaires n°2 3ème 

Plafond Faux-plafond 
Dalle de faux-

plafond 
Résultat d’analyse 

(P092) 
Non  

Sol Plancher 
Revêtement PVC et 

colle 
Résultat d’analyse 

(P093) 
Non  

Toutes 
zones 

Fenêtres PVC 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas d’amiante 
Non  

C et E Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P094) 
Non  

B Mur Enduit plâtre  
Résultat d’analyse 

(P095) 
Non  

A, B et F Cloisons 
Enduit sur carreau 

de plâtre 
Résultat d’analyse 

(P091) 
Non  

Terrasse  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°1 
Revètement 

bitumineux + isolant 
Résultat d’analyse 

(P099) 
Non  

Toiture 
Ext. 

Toiture n°2 EIF 
Résultat d’analyse 

(P100) 
Non  
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Local Etage Zone Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de conclure 

Présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Estimation de la 
quantité 

Toiture 
Ext. 

Toiture n°2 
Revètement 

bitumineux de type 
Pax alu 

Résultat d’analyse 
(P101) 

Non  

 
 

5.3 Commentaire sur la mission 

Néant  
 

 

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage 
 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met 
à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l’article R. 1334-29-4 I du code de la santé 
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition 
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé 
publique. 
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un 
immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I 
de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du 
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon 
les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son 
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche 
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux 
dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, 
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 
4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation 
  

ELEMENT :     Plancher  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Plancher - Sol ascenseur 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Bois 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
 

 

 

 

ELEMENT :     Porte  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 2 

Porte - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Bois 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
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ELEMENT :     Bardages  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Machinerie 

Bardages - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante () 
 

 

 

 

ELEMENT :     Toiture  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Veranda 

Toiture - Toiture int. ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Métal 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
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ELEMENT :     Chaudière façe arrière bas  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Chaufferie 

Chaudière façe arrière bas - Centre  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Joint d'étanchéité fibre 

Résultat amiante 

Présence d’amiante () 
 

 

 

 

ELEMENT :     Plafond  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Machinerie 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
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ELEMENT :     Dalle  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Machinerie 

Dalle - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick  Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
 

 

 

 

PRELEVEMENT : P001  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Chaufferie 

Joint de bruleur - Centre  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Fibre 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Fibre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (fibreux) (beige) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P002  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Chaufferie 

Brides - Centre  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint de brides 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint de brides  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur (fibreux) (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P003  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Chaufferie 

Chaudière façe arrière haut - Centre  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'étanchéité fibre 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'étanchéité fibre  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (fibreux) (rose) + (beige) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P004  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Chaufferie 

Dalle - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type 
peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, 

béton, chape (gris) 
0 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 
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PRELEVEMENT : P005  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Dégagements 

Mur - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage maçonnerie 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'assemblage maçonnerie  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type ciment (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P006  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Local 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Bois fibreux 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Bois fibreux  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de 
type plaque (fibreux) (marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P007  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Local 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P008  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Local 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 
type mortier, béton, chape (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P009  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Local 

Plinthes - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de 
type ciment-colle (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P010  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Hall n°1 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P011  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Hall n°1 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 
type mortier, béton, chape (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P012  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er SS - Hall n°1 

Faux-plafond - Dépôt sur sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P013  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Entrée 

Mur - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P014  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Entrée 

Plinthes - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; 
matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau 

de type peinture (beige) 
0 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 
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PRELEVEMENT : P015  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Entrée 

Portes d'entrée - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint de vitrage EPDM 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint de vitrage EPDM  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type joint (noir) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P016  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Entrée 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 
type isolant (jaune) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P017  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Entrée 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de 
type mortier, béton, chape (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P018  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Bureau de direction 

Cloisons - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (fibreux) 
(blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P019  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Hall n°2 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P020  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Façade avant 

Allège de fenêtre - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaque lisse type glasal 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaque lisse type glasal  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau dur (fibreux) (gris) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  41/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PRELEVEMENT : P021  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Amphitheatre 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P022  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Amphitheatre 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type 
revêtement de sol (fibreux) (marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P023  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Amphitheatre 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; 
matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 

matériau semi-dur (gris) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 
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PRELEVEMENT : P024  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Bureau 

Fenêtres n°2 - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage vitrage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'assemblage vitrage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P025  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Bureau 

Mur - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P026  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Bureau 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P027  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Office 

Cloisons - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P028  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
RDC - Office 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (rose) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P029  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Cours 1 

Mur - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaque de plâtre avec calicot enduit 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaque de plâtre avec calicot enduit  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 
matériau de type système d’enduit peinture (rose) ; 

matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 
; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 

de type plaque (plâtreux) (marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P030  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Cours 1 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P031  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Cours 1 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type 
peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type 

ragréage (rose) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (rose) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P032  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Espace étudiant 

Mur - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaque de plâtre avec calicot enduit 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaque de plâtre avec calicot enduit  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; 
matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur 

de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 
plaque (plâtreux) (marron) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P033  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Espace étudiant 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P034  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Espace étudiant 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P035  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Espace étudiant 

Mur - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type enduit (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur 

(gris) 
0 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 
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PRELEVEMENT : P036  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Espace étudiant 

Dalle - Sol ext  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Résine  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type 
peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P037  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - WC 

Cloisons - A, D, F 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau 
semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P038  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - WC 

Mur - B, C et E 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P039  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - WC 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P040  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - WC 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type 
peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage 

(rose) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P041  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Salle de travaux pratique 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; 

matériau semi-dur (blanc) en traces 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type dalle de sol (noir) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P042  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Salle de travaux pratique 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; 
matériau dur de type joint ciment (bleu) ; matériau dur 

de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur 
(blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P043  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Salle de travaux pratique 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type plâtre (fibreux) (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P044  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Couloir 

Cloisons - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture 
(beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau 
de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type 

plâtre (blanc) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P045  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Couloir 

Mur - B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) 
(beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau 

semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre 
(blanc) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P046  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Couloir 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (gris) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P047  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Couloir 

Mur - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de 
type mortier, béton, chape (gris) (foncé) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P048  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Bibliothèque n°1 

Mur - B, C et E 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P049  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Bibliothèque n°1 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 
type isolant (jaune) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P050  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Bibliothèque n°1 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en 

traces 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 
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PRELEVEMENT : P051  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
1er - Bibliothèque n°1 

Appuis de fenêtre - E 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (beige) ; 
matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P052  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Salle 02 

Mur - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 
matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 

de type plâtre (blanc) en traces 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P053  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Salle 02 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; 
matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  64/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PRELEVEMENT : P054  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Salle 02 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P055  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Sanitaires n°1 

Cloisons - A, B, C, E,  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur de type plâtre (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P056  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Sanitaires n°1 

Mur - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
(beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P057  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Sanitaires n°1 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; 
matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P058  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Sanitaires n°1 

Fenêtres  - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage vitrage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'assemblage vitrage  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type 
peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint 

(beige) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P059  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Bibliothèque n°2 

Mur - B et C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit ciment   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) 
matériau dur de type ciment (gris) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau dur de type ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P060  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Bibliothèque n°2 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 
type ragréage (rose) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  69/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PRELEVEMENT : P061  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Bibliothèque n°2 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 
type isolant (jaune) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  70/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PRELEVEMENT : P062  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
2ème - Bibliothèque n°2 

Mur - D et E 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
149961-01 

Matériau de type système d’enduit peinture (vert) ; 
matériau semi-dur de type plâtre (blanc) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P063  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Porte - Sur porte 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Résine  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P064  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Mur - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P065  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Dalle - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P066  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Dessus cabine  - Ascenseur 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Résine  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur (noir) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P067  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Machinerie 

Mur - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre sur brique 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre sur brique  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 
dur de type ciment (gris) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P068  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Mur - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; 
matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P069  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Résine  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-
dur de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P070  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Ascenseur 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 



 

 
 

 

2756-CHAM A  76/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P071  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Fenêtres  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage vitrage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'assemblage vitrage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type mastic (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P072  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P073  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; 
matériau semi-dur de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P074  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; 
matériau semi-dur de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P075  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de 
type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P076  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en 
traces ; matériau de type colle (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P077  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
fibreux de type faux-plafonds (jaune) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P078  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Fenêtres  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage vitrage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint d'assemblage vitrage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 
de type mastic (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P079  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 2 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en 
traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-

dur de type ragréage (gris) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P080  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 2 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P081  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 2 

Mur - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P082  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Veranda 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en 
traces ; matériau (noir) ; matériau semi-dur fibreux de 

type bois, copeaux (marron) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P083  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Veranda 

Mur int  - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaques fibreuses 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaques fibreuses  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type 
peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque 

(fibreux) (beige) 
0 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 
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PRELEVEMENT : P084  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Veranda 

Mur int  - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaques fibreuses 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaques fibreuses  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type 
peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque 

(fibreux) (beige) 
0 

Fibres d'amiante de type 
chrysotile 

 

 

PRELEVEMENT : P085  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Veranda 

Mur ext - A, B, C et D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaques fibreuses 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plaques fibreuses  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P086  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Ecran de sous toiture - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revètement bitumineux 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revètement bitumineux  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P087  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Bardages - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ardoise de synthèse en fibre ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur fibreux de 
type fibres-ciment (gris) 

0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P088  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Toiture n°1 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revètement bitumineux de type Pax alu 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revètement bitumineux de type Pax alu  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type aluminium ; matériau souple 
bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P089  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Toiture n°2 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ardoise de synthèse en fibre ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P090  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Toiture n°3 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ardoise de synthèse en fibre ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P091  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Sanitaires n°2 

Cloisons - A, B et F 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de plâtre 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit sur carreau de plâtre  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
de type enduit (bleu) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P092  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Sanitaires n°2 

Faux-plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Dalle de faux-plafond  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de 
type isolant (jaune) en traces 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P093  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Sanitaires n°2 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revêtement PVC et colle 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revêtement PVC et colle  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

001-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en 
traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-

dur de type ragréage (gris) 
0 

Fibres d'amiante non 
détectées 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple de type revêtement de sol (vert) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P094  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Sanitaires n°2 

Mur - C et E 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P095  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Sanitaires n°2 

Mur - B 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit plâtre  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit plâtre   0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 
de type enduit (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P096  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Toiture n°4 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ardoise de synthèse en fibre ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P097  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
3ème - Cours 1 

Mur ext - Terrasse 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit type crépi 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit type crépi  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P098  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Toiture 

Bardages - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthèse en fibre ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Ardoise de synthèse en fibre ciment  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P099  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Terrasse 

Toiture n°1 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revètement bitumineux + isolant 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revètement bitumineux + isolant  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau 
de type polystyrène (blanc) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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PRELEVEMENT : P100  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Terrasse 

Toiture n°2 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 EIF 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

EIF  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) 0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P101  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 
Terrasse 

Toiture n°2 - Toiture Ext. 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

DETRUE Yannick 26/09/2024 Revètement bitumineux de type Pax alu 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Revètement bitumineux de type Pax alu  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence 
Couche 

PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

J01-COUCHE 
AR-24-HB-
175812-01 

Matériau de type aluminium ; matériau souple 
bitumineux (noir) (fibreux) 

0 
Fibres d'amiante non 

détectées 
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis 
 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 1/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Sous-sol 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  99/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 2/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : RDC 

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  100/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 3/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : 1er etage 

 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  101/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 4/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : 2ème étage 

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  102/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 5/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : 3ème étage 

 

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  103/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 6/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Façades 

 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  104/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
4 rue de l ancien calvaire 
62600 BERCK 

N° dossier : 2756-CHAM 

N° planche : 7/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Toitures 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  105/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

ANNEXE : Procès verbaux d’analyse 
 

PV_00720241001413674 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  106/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  107/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  108/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  109/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  110/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  111/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  112/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  113/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  114/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  115/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  116/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  117/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  118/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  119/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  120/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  121/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  122/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  123/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  124/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  125/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  126/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 
 



 

 
 

 

2756-CHAM A  127/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PV_00720241101438810 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  128/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  129/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 
 
 



 

 
 

 

2756-CHAM A  130/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

PV_00720241101438809 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  131/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  132/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  133/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  134/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  135/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  136/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  137/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  138/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  139/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  140/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  141/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  142/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 



 

 
 

 

2756-CHAM A  143/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

2756-CHAM A  144/146 

ARTOIS COORDINATION SECURITE   
 163, rue Pasteur  62400  BÉTHUNE  

Tél : 03.21.68.85.87  E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr  Site web : acs-expertises.fr  

A
m

ia
n
te
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