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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

- Démolition du hangar aéronefs existant 001 de 1340 m?2
- Construction de structures provisoires pour maintien des travaux pendant I'activité.
- Construction batiment neuf de 1745 m2 en lieu et place du batiment actuel.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’'amiante car non identifi€s comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Composants et parties de composants de la liste C de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de 'annexe 1 de
l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Ardoises Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux Bardeaux bitumineux ("shingles")

Conduits en toiture Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la toiture Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costiéres,

Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages
des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres,
Rives, Solins, Tresses d'étanchéité a l'air

Eléments sous toiture Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie,
Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur,

Produits d'accrochage, Revétements bitumineux parties planes,
Revétements bitumineux relevés

Fenétres de toit Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

Lanterneaux Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

Plagues ondulées et planes Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revétements
anti condensation sous bac acier

Toitures Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de

couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment,
Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment,
Plagues en matériaux bitumineux

Verriéres Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en facade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la fagade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plagues, Revétements
intérieurs anti condensation, Tresses

Facades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis
extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints
de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de
dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)
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Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures

Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (Iégéres et préfabriquées)

Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures

Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons maconnées "en dur"

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-
feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes

Peintures

Portes

Portes coupe-feu

Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux,
Peintures, Plaques des vantaux

Portes frigorifiques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Portes isothermiques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Portes pare-flammes

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plagues des vantaux

Portes phoniques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Poteaux

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages,
Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revétements
durs

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Mogquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes

Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade,
calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Gaines et coffres horizontaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux),
Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés,
Panneaux vissés

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

Poutres

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou
talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade, calfeutrements,
Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revétements bitumineux

Suspentes et contrevents

Flocages, Peintures, Projections en platre

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles
de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plagues en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment , Sous-couches des revétements souples

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Clapets coupe-feu

Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels

Conduits

Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage
en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre
éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

Vide-ordures

Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
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Volets coupe-feu

Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Cloisons paliére monte-charges Panneaux
Cloisons palieres ascenseur
Convecteurs électriques Calorifugeages

Equipements

Matériel en machinerie ascenseur

Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs,
Joints plats, Tresses

Matériel en machinerie escalier mécanique

Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses

Matériel en machinerie monte-charges

Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses

Parois des ascenseurs

Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux
décoratifs , Plaques

Parois des escaliers mécaniques

Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux
décoratifs , Plaques

Parois des monte-charges

Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux
décoratifs , Plaques

Portes paliere ascenseur

Panneaux

Portes paliere monte-charges

08 - Equipements divers et accessoires

Aerothermes

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Bacs a sable incendie

Eléments en fibres-ciment

Baignoires

Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Cables électriques

Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant

Canalisations électriques préfabriquées

Isolants

Chaudiéres (mixtes, collectives)

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Chauffes bains

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Coffres-forts

Parois, Portes

Convecteurs électriques

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques
cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides,
Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus,
Tresses des diffuseurs

Equipements

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins
d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour
brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes
internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Etuves

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Eviers métalliques

Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Fours

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Fusibles a broche

Carton, Tresses

Groupes électrogénes

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Jardiniéres

Eléments en fibres-ciment

Poéles

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Portes de placard

Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Pots de fleur

Eléments en fibres-ciment

Radiateurs électriques

Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs

Radiateurs gaz modulables

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Tuyauteries

Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

09 - Fondations et soubassements

Conduits

Conduits dans magonnerie

Etanchéité des murs enterrés

Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
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Fourreaux Fourreaux dans magonnerie

Parois verticales et horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Aménagements extérieurs Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment,
Jardinieres en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de
fleur en fibres-ciment

Conduits Eléments de canalisations enterrés

Espaces sportifs Revétements de sol

Grilles Peintures

Murs Enduits de ragréage, débullage, lissage

Portails Peintures

Portes

Revétements de murs Peintures décoratives

Syphons Eléments de canalisations enterrés

Voiries Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries
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1.3. Périmeétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du batiment

Date du rapport : 27/06/2025
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I’'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent étre réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de I'amiante

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 001

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 002

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 003

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 004

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 005

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 006

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 007

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 008

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 009

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 010

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 011

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
RDC -> Local 012

Revétements de sol

Ragréages

Ragréage

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
EXTERIEUR ->
TOITURE

Toitures

Plaques en fibres-ciment

Gris

CVM -> HANGAR
AERONEFS ->
EXTERIEUR ->
TOITURE

Eléments associés a la toiture

Faitages

Fibres-ciment

Gris
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2.2. Investigations complémentaires a réaliser en cours de travaux

Actions a réaliser par

Localisation Ouvrage Motifs le donneur d’ordre
CVM -> HANGAR 9- Fondations et Inaccessible avant démolition de la . .
AERONEFS -> RDC soubassements - Réseaux superstructure et travaux de réaDtI(i-)sr:a]?l;regt?;\?aeaitgjgttgrr?azts;arggnt
(Icy enterrées inaccessibles terrassement
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2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de limmeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient & disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé & fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L.
8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics.

Date du rapport : 27/06/2025
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3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS

BALCEDOUILLES
66800 SAINTE-LEOCADIE

USID
CARCASSONNE
- Antenne MONT-

LOUIS

Autres

Autres

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

JULIEN BOURSET

Donneur d'ordre

CERCLE DE LA BASE
DE DEFENSE DE LYON

VALENCE - VALBONNE

BALCEDOUILLES
66800 SAINTE-LEOCADIE

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 a 24, annexe 13-9,
- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du

rapport de repérage,

- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,
- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

batis.

Copyright BUREAU VERITAS
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 18/06/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

- Les rapports concernant la recherche d’'amiante déja réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d’occupant lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions

Objet | Type de document Auteur Référence (si rapport de repérage)

Le Pdle Conduite
des Opérations Cahier des charges
(PCO) de 25/03/2025 pour DAAT
Toulouse

Avant projet détaillé / Programme de travaux

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Date du rapport : 27/06/2025
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
Pxx P = Prélevement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Prélevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélévement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout préléevement est précédé d'un sondage

Critéres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté
MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révele la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélevements, de I'absence de différence

constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue a I'ensemble de cette ZPSO.

Ces résultats discordants sont caractéristiques de I'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel
présente dans la charge minérale utilisée a la fabrication.

CVM -> HANGAR p10*
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 p AN /
Local 001
CVM -> HANGAR A "
AERONEFS -> RDC -> Re_vetemen_ts de murs, poteaux, Peintures intumescentes Epais Gris 7 P,\? AN / Non
Local 001 cloisons, gaines, coffres
CVM -> HANGAR A
AERONEFS -> RDC -> Ffe."e‘eme”.ts de s, poteaux, Peintures intumescentes Epais Gris 7 i AN / Non
Local 001 cloisons, gaines, coffres
CVM -> HANGAR . . o s
Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou ) ’ P12

AERONEFS -> RDC -> dur” ialochés Peint Gris 9 N AN / Non
Local 001
CVM -> HANGAR . . S —

) . | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou . . P13
ﬁcI)ECIzIO(l)\IOEFS > RDC -> dur” talochés Peint Gris 9 N AN / Non
CVM -> HANGAR . . e .

) . | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou . . P15* Rebouchage fourreau
ﬁEcRa?(')\loElFS > RDC -> dur” talochés Ciment Gris 11 N AN Non
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Critére
S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél.  Sond. - qe_ Observation amiante
écision

CVM -> HANGAR . P . —
AERONEFES -> RDC -> Mu"rs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Ciment Gris 11 P16 / AN Rebouchage fourreau Non
Local 001 dur talochés N
CVM -> HANGAR A

Revétements de murs, poteaux, . - . P17*
AERONEFS -> RDC -> cloisons, gaines, coffres Colles de faience Semi-dur Beige 12 N / AN / Non
Local 001
CVM -> HANGAR p1a*
AERONEFS -> RDC -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Mou Blanc 10 N / AN / Non
Local 001
CVM -> HANGAR 2 _ .
AERONEFS -> RDC -> | Plafonds Enduits lissés, projetés ou Peint, Platre | Beige | 16 P25 / AN / Non

talochés N

Local 002
CVM -> HANGAR P1o* lle carrelage blanche douch
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Semi-dur Blanc 13 N / AN cofle carrelage blanche douche Non
Local 002
CVM -> HANGAR P20 colle carrelage blanche douche
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Semi-dur Blanc 13 N / AN 9 u Non
Local 002
CVM -> HANGAR po1*
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Ciment Gris 14 N / AN / Non
Local 002
CVM -> HANGAR A

Revétements de murs, poteaux, . - . P18
AERONEFS -> RDC -> cloisons, gaines, coffres Colles de faience Semi-dur Beige 12 N / AN / Non
Local 002
CVM -> HANGAR A

Revétements de murs, poteaux, ) ’ : p23*
AERONEFS -> RDC -> cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe Ciment Gris 15 N / AN / Non
Local 002
CVM -> HANGAR 1d
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 P?.n(;l / AN /
Local 002
CVM -> HANGAR Armstrong 2004
AERONEFS -> RDC -> | Faux plafonds Plaques Carton / 17 / S3 MA 9 Non
Local 003
CVM -> HANGAR P22
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Ciment Gris 14 N / AN / Non
Local 003
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Critére
N° N° N° :
> de Observation
Prél. Sond. décision

Présence

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur amiante

CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 P10 / AN / Oui
Local 003
CVM -> HANGAR pog*
AERONEFS -> RDC -> [ Plafonds Bandes calicot Papier / 19 N / AN / Non
Local 004
CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> [ Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 Pelo / AN /
Local 004
CVM -> HANGAR e .
AERONEFS -> RDC -> | Plafonds Enduits lissés, projetés ou Peint, Platre | Beige | 16 P27 / AN / Non
talochés N
Local 005
CVM -> HANGAR pog
AERONEFS -> RDC -> | Plafonds Bandes calicot Papier / 19 N / AN / Non
Local 005
CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 P10 / AN /
Local 005
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Ciment Gris 14 / S1 AN / Non
Local 006
CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 Pelo / AN /
Local 006
CVM -> HANGAR . N
AERONEFS -> RDC -> | Faux plafonds Panneaux Laine de / 32 P49 / AN / Non
verre N
Local 007
CVM -> HANGAR P11
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 (i) N / AN /
Local 007
CVM -> HANGAR Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou P31*
AERONEFS -> RDC -> |4 ¢ : +Prol Granuleux / 21 / AN / Non
dur talochés N
Local 007
CVM -> HANGAR . .
AERONEFS -> RDC -> | Conduits Calorifugeages Laine de / 18 P26 / AN / Non
verre N
Local 007
CVM -> HANGAR Marron P34*
AERONEFS -> RDC -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact ' 23 / AN / Non
Rouge N
Local 007
CVM -> HANGAR Beige P35
AERONEFS -> RDC -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Mou ge, 24 / AN / Non
Blanc N
Local 007
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Critére
N° N° N° :
> de Observation
ZPSO Prél. Sond. décision

Présence
amiante

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur

CVM -> HANGAR Revétements de murs, poteaux

AERONEFS -> RDC -> : - P ’ Colles de faience Semi-dur Beige 12 / S2 AN / Non
cloisons, gaines, coffres

Local 007

CVM -> HANGAR Beige

AERONEFS -> RDC -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Mou Blagnd 24 / S6 AN / Non

Local 008

CVM -> HANGAR o .

AERONEFS -> RDC -> | Plafonds Endults lissés, projetés ou Peint, Platre | Beige | 16 / S5 AN / Non

Local 008

CVM -> HANGAR p3g*

AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Semi-dur Blanc 26 N / AN / Non

Local 008

CVM -> HANGAR A .

AERONEFS -> RDC -> | Revetements de murs, poteaux, Colles de faience Semi-dur Blanc 25 P36 / AN / Non
cloisons, gaines, coffres N

Local 008

CVM -> HANGAR A

AERONEFS -> RDC -> Revetements de murs, poteaux, Colles de faience Semi-dur Blanc 25 ps7 / AN / Non
cloisons, gaines, coffres N

Local 008

CVM -> HANGAR Idem

AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 P10 / AN /

Local 008

CVM -> HANGAR P39

AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Colles de carrelage Semi-dur Blanc 26 N / AN / Non

Local 009

CVM -> HANGAR Revétements de murs, poteaux P24

AERONEFS -> RDC -> cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe Ciment Gris 15 N / AN / Non

Local 009

CVM -> HANGAR . _ .

AERONEFS -> RDC -> | Cloisons (légeéres et préfabriquées) tglgiﬂgz lissés, projetés ou Platre / 27 Pf'\lo / AN / Non

Local 009

CVM -> HANGAR d

AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 b0 / AN /

Local 009

CVM -> HANGAR 2 .

AERONEFS -> RDC -> | Cloisons (légéres et préfabriquées) tglrc])?:ﬂléss lissés, projetes ou Platre / 27 P,jl / AN / Non

Local 010

CVM -> HANGAR Idem

AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 Pelo / AN /

Local 010
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o o
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur - ) de Observation Pré§ence
ZPSO décisi amiante
écision
CVM -> HANGAR Enduits lissés, projetés ou P42+
AERONEFS -> RDC -> | Plafonds alochée +Prol Ciment / 28 N / AN / Non
Local 011
CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 P10 / AN /
Local 011
CVM -> HANGAR . .
AERONEFS -> RDC -> | Faux plafonds Plaques L"\‘/‘erge / 20 P30 / AN / Non
Local 012
CVM -> HANGAR . P . —
AERONEES -> RDC -> Mu"rs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Granuleux / 21 P32 / AN / Non
dur talochés N
Local 012
CVM -> HANGAR P33+
AERONEFS -> RDC -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 22 N / AN / Non
Local 012
CVM -> HANGAR Armst 2004
AERONEFS -> RDC -> | Faux plafonds Plaques Carton / 17 / s4 MA rmstrong Non
Local 012
CVM -> HANGAR \dem
AERONEFS -> RDC -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 8 Pelo / AN /
Local 012
CVM -> HANGAR e .
AERONEFS -> R+1 -> | Plafonds Enduits fissés, projetés ou Ciment / 28 | P43 / AN / Non
talochés N
Detente 001
CVM -> HANGAR pas*
AERONEFS -> R+1 -> [ Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 29 N / AN / Non
Detente 001
CVM -> HANGAR e L .
AERONEFS -> R+1 -> | Plafonds t;g?:‘;gss lissés, projetés ou Granuleux | Gris | 31 | P¥ / AN / Non
Stock 003
CVM -> HANGAR 2 "
AERONEFS -> R+1 -> | Plafonds t;';‘iﬁgss lissés, projetés ou Granuleux | Gris | 31 N / AN / Non
Stock 003
CVM -> HANGAR P45
AERONEFS -> R+1 -> | Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 29 N / AN / Non
Stock 003
CVM -> HANGAR Beige pagH
AERONEFS -> R+1 -> [ Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur ge, 30 / AN / Non
Blanc N
Stock 003
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Critére
de Observation
décision

N° N°

N° Présence
ZPSO Prél. Sond.

Couleur amiante

Localisation Matériau / Produit

Ouvrage

CVM -> HANGAR Marron
AERONEFS -> R+1 -> | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact R ' 23 / S7 AN Non
ouge
Stock 003
CVM -> HANGAR A
AERONEFS > R+1 > | Revetements de mis, poteaux, | cojies de piinthe Ciment Gris | 15 / s9 AN Non
Bureau 004 9 ’
CVM -> HANGAR P5O*
AERONEFS -> R+1 -> [ Faux plafonds Plagues Carton / 33 N / AN Non
Bureau 005
CVM -> HANGAR Beige
AERONEFS -> R+1 -> [ Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur ge, 30 / S8 AN Non
Blanc
Bureau 005
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> R+1 -> | Revétements de sol Colles de carrelage Ciment Gris 14 / S10 AN Non
Bureau 005
CVM -> HANGAR . - _
AERONEFS -> . Enduits extérieurs projetés, . . P53+
EXTERIEUR -> Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Peint Beige 35 N / AN Non
FACADES extérieurs
CVM -> HANGAR Enduits extérieurs projetés,
AERONEFS -> . ! . - . . P54
Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Peint Beige 35 / AN Non
EXTERIEUR -> P N
FACADES extérieurs
g\E/l’\?AOKIE'lf\S’}\I EAR Enduits extérieurs projetés, P56*
Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment Gris 37 / AN Non
EXTERIEUR -> P N
FACADES extérieurs
g\E/gO;EHFAg EAR Enduits extérieurs projetés, P57
EXTERIEUR -> Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment Gris 37 N / AN Non
FACADES extérieurs
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> . ) . . P55*
EXTERIEUR -> Toitures Plagues en fibres-ciment / Gris 36 N / AN Non
TOITURE
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> . . . . P1*
EXTERIEUR -> Toitures Plaques en fibres-ciment / Gris 1 P / AN
TOITURE
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Critére
de Observation
décision

N° N°

N° Présence
ZPSO Prél. Sond.

amiante

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect | Couleur

CVM -> HANGAR
AERONEFS -> . L . . . . . P4* )
EXTERIEUR -> Eléments associés a la toiture Faitages Fibres-ciment|  Gris 3 p / AN / Oui
TOITURE
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> Lz . A . . , ) . p2*
EXTERIEUR -> Etanchéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés Paxalu Noir, Gris 2 N / AN / Non
TOITURE
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> o . ~ . . . . . P3
EXTERIEUR -> Etanchéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés Paxalu Noir, Gris 2 N / AN / Non
TOITURE
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> ~ L . . . P51*
EXTERIEUR -> Revétements de sol Sols coulés a base ciment Ciment Gris 34 N / AN / Non
ABORDS
CVM -> HANGAR
AERONEFS -> . s . ) . P52
EXTERIEUR -> Revétements de sol Sols coulés a base ciment Ciment Gris 34 N / AN / Non
ABORDS
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6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de I'amiante

Ouvrage Partie d’ouvrage Estimation quantitative
1 Toitures Plagues en fibres-ciment 1202 m?
3 Eléments associés a la toiture Faitages 34 ml
8 Revétements de sol Ragréages 1225 m?

Date du rapport : 27/06/2025
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant & un titre ou a un autre dans le présent rapport.

CVvM /
CVM -> HANGAR AERONEFS /
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC /

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
001

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
002

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
003

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
004

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
005

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
006

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
007

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
008

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
009

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
010

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
011

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local
012

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 /

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 ->
Detente 001

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Entree
002

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock
003

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau
004

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau
005

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR /

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -
> FACADES

Date du rapport : 27/06/2025
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Localisation Descriptif sol / mur / plafond

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -
> TOITURE

/

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -
> ABORDS

CVM -> STRUCTURE METALLO TEXTILE
PROVISOIRE

Copyright BUREAU VERITAS

Page 22/69

Date du rapport : 27/06/2025
Rapport N° : 26601818/S1/1/AM-RDEM_V1



BUREAU
| VERITAS |

7.2. Photos prélévements

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Peintures intumescentes

ZPSO 7 ZPSO 9

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

Revétements de sol -> Ragréages

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
Peintures intumescentes ou talochés
ZPSO 9 ZPSO 11
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

R

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés ou talochés

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 11

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 10

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 13

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Page 24/69
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ZPSO 12

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 16

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 13

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 14

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 15

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

it

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

ZPSO 19

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004

Plafonds -> Bandes calicot

Page 25/69
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ZPSO 12

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 14

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 16

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Date du rapport : 27/06/2025
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CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007
P
Plafonds -> Bandes calicot Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)
ZPSO 8
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

Revétements de sol -> Ragréages ou talochés

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007

Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 27/06/2025
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CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage Revétements de sol -> Colles de carrelage
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008
T
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience Colles de faience
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009 CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009
Revétements de sol -> Colles de carrelage Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
8 Colles de plinthe

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 27

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

ZPSO 28

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 21

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés
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ZPSO 27

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

ZPSO 20

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

ZPSO 22

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 27/06/2025
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CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001 CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Revétements de sol -> Ragréages

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003 CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003 CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003

Revétements de sol -> Ragréages Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 33

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

ZPSO 35

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 37

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
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ZPSO 35

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 37

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 36

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE

Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 1 ZPSO 3

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE

Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux
relevés

P6

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS

Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries

Copyright BUREAU VERITAS
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CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE

Eléments associés a la toiture -> Faitages

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux
relevés

P7

CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS

Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries

Date du rapport : 27/06/2025
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ZPSO 34 ZPSO 34
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS
Revétements de sol -> Sols coulés a base ciment Revétements de sol -> Sols coulés a base ciment

P5 ZPSO 4

CVM -> STRUCTURE METALLO TEXTILE PROVISOIRE

Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries

Date du rapport : 27/06/2025
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7.3. Photos sondages

ZPSO 17

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

ZPSO 12

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Page 33/69

ZPSO 14

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 24

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012

o
A

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)
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ZPSO 23

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 30

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage
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ZPSO 15

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 004

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

ZPSO 14

CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 27/06/2025
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9- Fondations et soubassements

Inaccessible avant démolition de la superstructure et travaux de terrassement

Réseaux enterrées inaccessibles
Démolir la superstructure et faire réaliser des travaux
de terrassement

Date du rapport : 27/06/2025
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7.5. Attestation d’assurance

Allianz ()

Mous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet — G5 30051 -
92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société -

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40¢52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neully sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre compagnie la police n® FRLO015TS garantissant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilite Civile pouvant lui incomber dans |'exercice de ses activités garanties et notamment -

Missions fravaux
* Repérage amiante avant travaux / démalition (tout domaine d'activité)
s Mise ajour des documents de tracabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres
domaines d'activité)
Examen visuel des surfaces fraitées (tout domaine d'activite)
Repérage du plomb avant travaux (fout domaine d'activitg)
Diagnostic des produits, équipements, maténaux et déchets (tout domaine d'activité)
Efat parasitaire
Efat relatif & |a présence de termite
Diagnostic mérule

Missions exploitation -
s Repérage amiante pour intégrafion aux documents de tracabilité et de cartographie amiante (pour DTA,
DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
« (Créafion ou mise a jour des documents de fragabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire,
DTCA autres domaines d'activite)
Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
Diagnostic radon
Diagnostic technique global
Diagnostic accessibilité

Missions fransaction [ location -

* Repérage amiante pour éfablissement du constat vente
* (Constat des risques d'exposition au plomb
«  Efat relatif a la présence de termite
* Diagnostic de performance énergétique
« FEtat de l'installation intérieure d'électricité
e FEfat de l'installation intérieure de gaz
s Mesurages Carrez - Boutin
« Efatdes risques
Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge socid : Sociésd Eurcpderne immatriculée en Mllemagne sous e N°HRS 208312
Sueccursale en France %Im ] Enfregrise scumise au conrdle de |3 Bundesaressit fir Finerzd enstsistung saufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Munich Grarheindorfer  Srasse 108 - 53117 Born, Allemagre
92076 Paris La Défense Cedex Allemagne
487 424 608 RCS Manterre ww_ages allianz com
N® TWA intracommunautaire FR
00 487 424 608
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Allianz ()
Autres missions :
s Assistance technique amiante et plomb
* Prélévement et analyse de matiéres dangereuses
Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR LAMIANTE.
La garantie 5'exerce & concurrence des montants ci-aprés -
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION:
Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ounon)..........___ 100000 EUR par sinistre et
par année d'assurance
Période d'assurance : du 1= janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- dela des
clauses et condifions du contrat auquel elle se référe.
Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas éfre considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant
I'une des conditions ou dispositions de |a police ci-dessus mentionnée.
Fait & Paris La Défense, le 7 janvier 2025
Pour la compagnie
Allianz (i)
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale an Francs
Signé pa pous Michelefuliette Allavoine
E-mail: | &5 20051 juliette. allavoinei@lalliinz. com
Heure di $ishilirE: 2025 10:12:02
AdresseHt
Allianz Global Corporate & Specialty SE Siége socid ¢ Sociess Europierne  immiatriculée en Allemagne sous le NeHRB 208312
Succursale en France oniginstrasse 28 Enfreprise soumise au conrdle de |a Bundesarstalt fir Firenzdienstieistngsaufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Murich Graurheindorfer  Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
92076 Paris La Defense Cedex Allemagre
487 424 68 RCS Nantemre winw_agcs.allianz com
N* TVA intracommunautaire FR
00 457 424 608
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7.6. Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N® CPDI 6015 Version 003

Je soussignée, Jullette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste gue:
Monsieur MURILLO Tanguy

Est certifig{e) selon le référentiel L.Cert en vigueur {CPE DI DR 01 [oypcle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personmes réalisant des diagnostics immizbiliers pour les

Missions suivantes ;

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date deffet - 12/07/2021 - Date d'expiration : 11/07/2028

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Cate deffet : 12/07/2021 - Date d'expiration - 11/07/2028

Blectricite Etat de lNinstallation inténeure lectriquse

Date deffet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 3105/3028
Energie avec mention  Energie avec mention

Date deffet : 05/08/2021 - Date d'expiration : 0408/3078
Energie sans mention  Energie sans mention

Date deffet - 05/08/2021 - Date d'expiration - 0403,2028

Gaz Etat de lNinstallation inténieure gaz
Date defiet : 31/05/2021 - Date d'expiration - 30/05/2028
Plomb Plomib : Constat du nsgue d'exposition au plomb

Date defiet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31,/05/2028

Termites Etat relatif 3 la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine

Date deffet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 3005, 0028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et senvir ce que de droit.

Edité a Saint-Grégoire, le 11/10W2021. g
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La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE

USID CARCASSONNE - Antenne MONT-

LOUIS
BALCEDOUILLES

66800 SAINTE-LEOCADIE

Localisation

CVM

Date visite

Le 18/06/2025

Auteur

Tanguy MURILLO

N° dossier

26601818/S1/1

Planche

1/1

Indice

1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

- . Prélévement positif | @ Prélevement négatif | ‘ Sondage Inaccessibilité | . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE

USID CARCASSONNE - Antenne MONT-

LOUIS
BALCEDOUILLES

66800 SAINTE-LEOCADIE

N

Localisation Date visite Le 18/06/2025
Auteur Tanguy MURILLO
CVM > HANGAR ~ -
AERONEFS > RDC N° dossier 26601818/S1/1
Planche 2/n
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

z @ 0
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- ‘ Prélévement positif
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Prélevement négatif | ‘ Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE

USID CARCASSONNE - Antenne MONT-

LOUIS

BALCEDOUILLES

66800 SAINTE-LEOCADIE

Localisation

CVM > HANGAR
AERONEFS > RDC

Date visite

Le 18/06/2025

Auteur

Tanguy MURILLO

N° dossier

26601818/51/1

Planche

3/1

Indice

1

Inaccessibilité

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité | . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport
USID CARCASSONNE - Antenne MONT-
ADRESSE LOUIS
BALCEDOUILLES
66800 SAINTE-LEOCADIE
Localisation Date visite Le 18/06/2025 T
Auteur Tanguy MURILLO
CVM > HANGAR ~ -
AERONEFS > RDC Ne dossier 26601818/S1/1 < e : r i
Planche 4/" Y Yy Y Y Y PY T Y YYTYTYYYYY
AAAAALLSLLAADSAALSSSSSSASLELS
" rFrryyyyYyrrrryryrYyyYryryyyywy
Indice 1 AR AAAAN
Py AR AA AR AADEADEDASDAESLLLLY
Vue utilisée : AAAAAAAAAAAAAAAAGAALALLALN
Prélévement positif TN F TR FFOTETTTTETTNT N Y .
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i1
Matériaux et produits contenant de 'amiante : AAMAAMAARARLAAMES i i vy
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La planche de repérage est indissociable du rapport

USID CARCASSONNE - Antenne MONT-
ADRESSE LOUIS
BALCEDOUILLES
66800 SAINTE-LEOCADIE
Localisation Date visite Le 18/06/2025
Auteur Tanguy MURILLO
CVM > HANGAR
AERONEFS > RDC Ne dossier 26601818/S1/1
Planche 5/M
Indice 1
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport
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La planche de repérage est indissociable du rapport
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7.8. Rapport d'analyse du laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Tanguy MURILLO

450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01
Dossier N° : 25KE017528
Référence dossier Client:N° bon de commande : 1510797812 25011

N°d'affaire : 16601818
Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi

qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

Date d’émission de rapport : 26/06/2025 8:21

Date de réception : 25/06/2025

Page1/5
Date d'analyse : 25/06/2025

No

éch.

Référence client

Description visuelle

Technique
utilisée /
Analyste

Préparation

Nb prep / Nb
grilles ou
lames

Type

Résultats

001

P001 - Enrobé -
FUTURE
INSTALLATION
METALLO TEXTILE

Prise d'essai n°1
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)

MOLP *
/ QUET

2/ 2

Analyse réalisée non

conclusive

Prise d'essai n°1
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)

MET *
/ JWE9

1/ 2

%*
Calcination
et/ou attaque
acide (méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

Prise d'essai n°2
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (beige)

MOLP *
/ QUET

2/ 2

Analyse réalisée non

conclusive

Prise d'essai n°2
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (beige)

MET *
/ JWE9

1/ 2

%*
Calcination
et/ou attaque
acide (méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

Prise d'essai n°3
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats

(gris)

MOLP *
/ QUET

2/ 2

Analyse réalisée non

conclusive

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01
Dossier N° : 25KE017528

Référence dossier Client:N° bon de commande : 1510797812 25011
N°d'affaire : 16601818

Date d’émission de rapport : 26/06/2025 8:21

Date de réception : 25/06/2025

Page2/5
Date d'analyse : 25/06/2025

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:égu/e Nb prep /P,\:sparatlon Reésultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 MET * 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / JWE9 et/ou attaque détectées
de type enrobé acide (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
| (gris)
* % * *
Matériau dur bitumineux | MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
de type enrobé / JWE9 et/ou attaque détectées
(visiblement acide (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)
002 | P0O02 - Enrobé - Prise d'essai n°1 MOLP * 2/ 2 ¥ - * Analyse réalisée non *
Abord hangar matériau dur bitumineux | / QUET conclusive
0001 de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 MET * 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux / JWES et/ou attaque détectées
de type enrobé acide (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n°2 MOLP * 2/ 2 ¥ - * Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux /QUeT conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Prise d'essai n°2 MET * 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux / JWES et/ou attaque détectées
de type enrobé acide (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(noir)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01
Dossier N° : 25KE017528

Référence dossier Client:N° bon de commande : 1510797812 25011
N°d'affaire : 16601818

Date d’émission de rapport : 26/06/2025 8:21

Date de réception : 25/06/2025

Page3/5
Date d'analyse : 25/06/2025

NQ
éch.

Référence client

Description visuelle

Technique
utilisée /
Analyste

Préparation

Nb prep / Nb
grilles ou
lames

Type

Résultats

Prise d'essai n°3
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)

MOLP *
[/ QUeT

2/ 2

Analyse réalisée non

conclusive

Prise d'essai n°3
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)

MET *
[ JWE9

172

Calcination
et/ou attaque
acide (méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

Matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) liant
hydrocarboné (noir)

MET *
[ JWE9

172

Calcination
et/ou attaque
acide (méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

003

P003 - Enrobé -
Abord hangar
0001

Prise d'essai n°1
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)

MOLP *
/ QUET

2/ 2

%*

Analyse réalisée non

conclusive

Prise d'essai n°1
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)

MET *
[ JWE9

172

*
Calcination
et/ou attaque
acide (méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

Prise d'essai n°2
matériau dur bitumineux
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)

MOLP *
/ QUET

2/ 2

Analyse réalisée non

conclusive

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01 Date d’émission de rapport : 26/06/2025 8:21 Page4/5
Dossier N° : 25KE017528 Date de réception : 25/06/2025 Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client:N° bon de commande : 1510797812 25011
N°d'affaire : 16601818
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:ézu/e Nb prep /P,\:sparatlon Reésultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 MET * 172 7| calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / JWES et/ou attaque détectées
de type enrobé acide (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(blanc) + (gris)
Prise d'essai n°3 MOLP * 2/2 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux /QUeT conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + (gris)
Prise d'essai n°3 MET * 1/ 2 ¥ Calcination * Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux / JWE9 et/ou attaque détectées
de type enrobé acide (méthode
(visiblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(blanc) + (gris)
Matériau dur bitumineux | MET_* 1/ 2 ¥ Calcination * Fibres d'amiante non *
de type enrobé / JWES et/ou attaque détectées
(visiblement acide (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné (noir) traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-WO084179) en vue d’une identification

des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d’une identification

des fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA «
Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01 Date d’émission de rapport : 26/06/2025 8:21 Page5/5
Dossier N° : 25KE017528 Date de réception : 25/06/2025 Date d'analyse : 25/06/2025

Référence dossier Client:N° bon de commande : 1510797812 25011
N°d'affaire : 16601818

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques d’analyse
MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s’entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir
la détection et 'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de 'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d’amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

Marie Vigouroux
Chef(fe) de Groupe Vergeze
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : K

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.
Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client:  BUREAU VERITAS EXPLOITATION - MONTPELLIER Réf. Commande ITGA : 1T0425-14236
Immeuble L' Optimum" ZAC Blaise Pascal 451 rue Denis
PAPIN Réf. Commande Client : 1510797812/26601818/S1/1/1_26601818/1/1
Entrée B

Prélevement(s) : Recu au laboratoire le : 25/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

ou

Technique(s) - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres diamiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21152

Réf échantillon client : EUROFINS240000009347 - [Etanchéité de Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
toiture terrasse] - [rel : P2 CVM - HANGAR
AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE
Etanchéité de toiture terrasse]

aluminium avec couche en toile

¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 25/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
aluminium avec couche en Nombre de préparations : 1 Analyste : APO
toile Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21153
Réf échantillon client : EUROFINS240000009348 - [Etanchéité de Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec

toiture terrasse] - [rel : P3 CVM - HANGAR
AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE
Etanchéité de toiture terrasse]

aluminium avec couche en toile

¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 25/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
aluminium avec couche en Nombre de préparations : 1 Analyste : BTO
toile Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009530 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P8 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 001 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Peintures multiples en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21154

Description ITGA : Peintures multiples en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO

@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009531 - [Revétements de
murs, poteau, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P9 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 001 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Peintures multiples en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21155

Description ITGA : Peintures multiples en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009532 - [Revétements de
sol] - [rel : P10 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 001 Revétements de sol]

¥ Matériau compact gris
hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 6

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21156

Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne

Présence de fibres d'amiante /

Chrysotile Analyste : MUE

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009533 - [Revétements de
sol] - [rel : P11 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 007 Revétements de sol]

¥ Matériau compact gris
hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21157

Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : MUE

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009534 - [Murs et cloisons
magonnées “en dur"] - [rel : P12 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs
et cloisons magonnées "en dur"]

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact beige et
gris en vrac hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21158

Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige et

gris en vrac hétérogéne

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO
@

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009535 - [Murs et cloisons
magonnées "en dur"] - [rel : P13 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs
et cloisons magonnées "en dur"]

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact gris en vrac
hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21159

Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en

vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009536 - [Menuiseries
intérieures] - [rel : P14 CVM - HANGAR
AERONEFS - RDC - Local 001 Menuiseries
intérieures]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau

compact beige en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21160

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau

compact beige en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO
@)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009538 - [Murs et cloisons
magonnées "en dur"] - [rel : P15 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs
et cloisons magonnées "en dur"]

¥ Matériau compact gris en vrac
hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21161

Description ITGA : Matériau compact gris en vrac

hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009539 - [Murs et cloisons
maconnées "en dur"] - [rel : P16 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs
et cloisons magonnées "en dur"]

¥ Peinture non séparable +
Matériau platreux blanc +
Matériau compact gris en vrac
hétérogéne non séparable

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21162

Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc /

Matériau compact gris en vrac
hétérogene
Amiante non détecté (1) / -

Analyste : APO
0]

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009540 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P17 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 001 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau
compact gris

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21163

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau

compact gris

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO
®

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009541 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P18 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 002 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Matériau compact blanc en
vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21164

Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste :

@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009542 - [Revétements de
sol] - [rel : P19 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 002 Revétements de sol]

¥ Matériau compact blanc en

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21165

Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -

d'analyse : 2

vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : APO
Nombre de supports 2)
d'analyse : 2
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21166
Réf échantillon client : EUROFINS240000009543 - [Revétements de Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac
sol] - [rel : P20 CVM - HANGAR AERONEFS -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RDC - Local 002 Revétements de soll .
¥ Matériau compact blanc en META (A) le 25/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : APO
Nombre de supports )

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009544 - [Revétements de
sol] - [rel : P21 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 002 Revétements de sol]

Réf échantillon client :

¥ Colle grise META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21167

Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO

Réf dossier client : 26601818

Réf échantillon client : EUROFINS240000009545 - [Revétements de
sol] - [rel : P22 CVM - HANGAR AERONEFS -

RDC - Local 003 Revétements de sol]

¥ Peintures multiples non
séparable + Colle grise en
vrac

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

Carrelage en vrac

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21168

Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage en

vrac / Colle grise en vrac

Analyste : NKC
@

Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009546 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P23 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 002 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

Réf échantillon client :

¥ Colle grise META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21169

Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : LGO

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009547 - [Revétements de
murs, poteau, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P24 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 009 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

Réf échantillon client :

¥ Colle grise + Matériau
platreux blanc en faible
quantité non séparable

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21170

Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau

platreux blanc en faible quantité

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
(©)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009548 - [Plafonds] - [rel :
P25 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
002 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
blanc en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21171

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau platreux

blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : NKC
0]

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009549 - [Conduits] - [rel :
P26 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
007 Conduits]

¥ Matériau fibreux jaune avec
poussiéres

Réf échantillon client :

MOLP + META (A) le
26/06/2025
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21172

Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec

poussieres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : NKC

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009550 - [Plafonds] - [rel :
P27 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
005 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
blanc avec couche cartonnée

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21173

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau platreux

blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE

®

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009551 - [Plafonds] - [rel :
P28 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
005 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
blanc avec couche cartonnée

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21174

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau platreux

blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
(©)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009552 - [Plafonds] - [rel :
P29 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
004 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
blanc avec couche cartonnée

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21175

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau platreux

blanc avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
®

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009553 - [Faux plafonds] -
[rel : P30 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 012 Faux plafonds]

Réf échantillon client :

¥ Matériau platreux blanc non
séparable + Toile fibreuse
blanche avec poussiéres non
séparable + Matériau fibreux
jaune avec poussiéeres

MOLP + META (A) le
26/06/2025
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21176

Description ITGA : Matériau platreux blanc / Toile

fibreuse blanche avec poussieres /
Matériau fibreux jaune avec
poussieres

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : NKC
©)

Réf dossier client : 26601818

Réf échantillon client : EUROFINS240000009554 - [Murs et cloisons
magonnées "en dur"] - [rel : P31 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Murs

et cloisons magonnées "en dur"]

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact gris en vrac
hétérogene

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21177

Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en

vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : SDN
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009555 - [Murs et cloisons
maconnées “en dur"] - [rel : P32 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 012 Murs
et cloisons magonnées "en dur"]

Réf échantillon client :

¥ Peinture non séparable +
Matériau compact gris en vrac
hétérogene

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21178

Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en

vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : MUE
@)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009556 - [Menuiseries
intérieures] - [rel : P33 CVM - HANGAR
AERONEFS - RDC - Local 012 Menuiseries
intérieures]

¥ Matériau compact beige en
vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21179

Description ITGA : Matériau compact beige en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : SDN
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009557 - [Menuiseries
intérieures] - [rel : P34 CVM - HANGAR
AERONEFS - RDC - Local 007 Menuiseries
intérieures]

¥ Matériau compact rose en
vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21180

Description ITGA : Matériau compact rose en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : NKC
@)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009558 - [Menuiseries
intérieures] - [rel : P35 CVM - HANGAR
AERONEFS - RDC - Local 007 Menuiseries
intérieures]

¥ Matériau compact beige en
vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21181

Description ITGA : Matériau compact beige en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : SDN
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009559 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P36 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 008 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau platreux
blanc en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21182

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau platreux

blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO
@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009560 - [Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] -
[rel : P37 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC -
Local 008 Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres]

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau
platreux blanc en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21183

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

platreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO
@

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009561 - [Revétements de
sol] - [rel : P38 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 008 Revétements de sol]

Réf échantillon client :

¥ Colle grise en vrac META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21184

Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO
0]

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009562 - [Cloisons
(Iégeres et préfabriquées)] - [rel : P40 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 009
Cloisons (Iégéres et préfabriquées)]

¥ Matériau platreux blanc avec
couche cartonnée

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21185

Description ITGA : Matériau platreux blanc avec couche

cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : APO

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009563 - [Revétements de
sol] - [rel : P39 CVM - HANGAR AERONEFS -
RDC - Local 009 Revétements de sol]

Réf échantillon client :

¥ Colle grise en vrac META (A) le 25/06/2025

Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21186

Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE

@

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009564 - [Cloisons
(légéres et préfabriquées)] - [rel : P41 CVM -
HANGAR AERONEFS - RDC - Local 010
Cloisons (légeres et préfabriquées)]

Réf échantillon client :

¥ Matériau platreux blanc avec
couche cartonnée

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21187

Description ITGA : Matériau platreux blanc avec couche

cartonnée

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009565 - [Plafonds] - [rel :
P42 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local
011 Plafonds]

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau gris
en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21188

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

gris en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
@

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009566 - [Plafonds] - [rel :
P43 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 -
Detente 001 Plafonds]

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau gris
en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21189

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

gris en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
0]

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009567 - [Revétements de
sol] - [rel : P44 CVM - HANGAR AERONEFS -
R+1 - Detente 001 Revétements de sol]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau
compact gris hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21190

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau

compact gris hétérogéne
Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE

©)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009568 - [Revétements de
sol] - [rel : P45 CVM - HANGAR AERONEFS -
R+1 - Stock 003 Revétements de sol]

¥ Matériau compact gris
hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21191

Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009569 - [Menuiseries
intérieures] - [rel : P46 CVM - HANGAR
AERONEFS - R+1 - Stock 003 Menuiseries
intérieures]

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau

beige en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21192

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau

beige en vrac

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : TAE
@)

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009570 - [Plafonds] - [rel :
P47 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 -
Stock 003 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau gris

Réf échantillon client :

META (A) le 26/06/2025
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 6

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21193

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : MUE
(©)]

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000009571 - [Plafonds] - [rel :
P48 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 -
Stock 003 Plafonds]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau
compact gris hétérogene

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : 1T042506-21194

Description ITGA : Peintures multiples / Matériau

compact gris hétérogene
Amiante non détecté (1) / -
Analyste : SDN

©)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21195

Réf échantillon client : EUROFINS240000009572 - [Faux plafonds] - Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune
[rel : P49 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - avec poussiéres
Local 007 Faux plafonds]

¥ Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux jaune avec 26/06/2025 Analyste : NKC
poussiéres Nombre de préparations : 3 ®)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21196
Réf échantillon client : EUROFINS240000032211 - [Eléments Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres
associés a la toiture] - [rel : P4 CVM - Vil
HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TOITURE Eléments associés a la toiturel ...
¥ Matériau compact gris avec MOLP le 25/06/2025 Présence de fibres d'amiante /
fibres visibles Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AYO
Nombre de supports
d'analyse : 1
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21197
Réf échantillon client : EUROFINS240000032212 - [Toitures] - [rel : Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres
P1 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - visibles
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TOMURE Toitures] T
¥ Matériau compact gris avec MOLP le 25/06/2025 Présence de fibres d'amiante /
fibres visibles Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AYO
Nombre de supports
d'analyse : 1
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21198
Réf échantillon client : EUROFINS240000032219 - [Revétements de Description ITGA : Matériau compact gris hétérogene
sol] - [rel : P51 CVM - HANGAR AERONEFS -
EXTERIEUR - ABORDS Revétements de sol]
¥ Matériau compact gris META (A) le 25/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
hétérogene Nombre de préparations : 1 Analyste : ISE
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21199
Réf échantillon client : EUROFINS240000032220 - [Revétements de Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne
sol] - [rel : P52 CVM - HANGAR AERONEFS -
EXTERIEUR - ABORDS Revétements de sol]
¥ Matériau compact gris META (A) le 25/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
hétérogene Nombre de préparations : 1 Analyste : ISE
Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000032224 - [Faux plafonds] -
[rel : PSO CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 -
Bureau 005 Faux plafonds]

Réf échantillon client :

¥ Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le

Réf échantillon ITGA :

Description ITGA :

1T042506-21200

Enduit blanc / Matériau fibreux beige
avec poussieres

Amiante non détecté (1) / -

EUROFINS240000032225 - [Fagades lourdes
y compris poteaux] - [rel : P53 CVM -
HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR -
FACADES Facades lourdes y compris
poteaux]

¥ Peintures multiples en vrac
non séparable + Matériau

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1

Description ITGA :

Matériau fibreux beige avec 26/06/2025 Analyste : NKC
poussiéres Nombre de préparations : 3 (3)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21201

Peintures multiples en vrac / Matériau
compact gris en vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO

EUROFINS240000032226 - [Facades lourdes
y compris poteaux] - [rel : P54 CVM -
HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR -
FACADES Facades lourdes y compris
poteaux]

¥ Peintures multiples non
séparable + Matériau

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025
Nombre de préparations : 1

Description ITGA :

compact gris en vrac Nombre de supports @
hétérogene d'analyse : 2
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21202

Peintures multiples / Matériau
compact gris en vrac hétérogene

Amiante non détecté (1) / -
Analyste : BTO

EUROFINS240000032227 - [Toitures] - [rel :
P55 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR
- TOITURE Toitures]

Réf échantillon client :

MOLP + META (A) le
26/06/2025
Nombre de préparations : 6
Nombre de supports

Mousse végétale

Description ITGA :

compact gris en vrac Nombre de supports 0]
hétérogene d'analyse : 2
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21203

Fibrociment gris avec fibres / Mousse
végétale

Amiante non détecté (1) / -

Non analysé

Réf dossier client : 26601818

EUROFINS240000032228 - [Facades lourdes
y compris poteaux] - [rel : P56 CVM -
HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR -
FACADES Facades lourdes y compris
poteaux]

¥ Matériau compact gris en vrac

Réf échantillon client :

META (A) le 25/06/2025

Réf échantillon ITGA :

Description ITGA :

1T042506-21204

Matériau compact gris en vrac
hétérogene

Amiante non détecté (1) / -

hétérogene Nombre de préparations : 1 Analyste : BTO
Nombre de supports @)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : 1T042506-21205

Réf échantillon client : EUROFINS240000032229 - [Fagades lourdes Description ITGA : Matériau compact gris en vrac
y compris poteaux] - [rel : P57 CVM - hétérogéne
HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR -
FACADES Facades lourdes y compris

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POteAUX]
¥ Matériau compact gris en vrac META (A) le 26/06/2025 Amiante non détecté (1) / -
hétérogéne Nombre de préparations : 1 Analyste : MUE
Nombre de supports )

d'analyse : 2
(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise diessai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise diessai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise diessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18 Page 12/12



	Erreurs
	PDG
	Sommaire
	1.
	2.1 à 2.2
	2.3 à 2.5
	2.6 à 2.7
	3.
	5.
	6.1
	6.2
	7.1
	7.2
	7.3 S
	7.4 IC
	7.6
	7.7
	7.8
	7.9

		2025-06-26T17:15:53+0200
	Rennes, France
	Ce document est signé numériquement par ITGA




