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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
' contenant de I’'amiante N°: 512949

o “ 23/11/2018
QUG!ICOFSUU: Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I’amiante :

CRITERE DE OBSERVATIONS /
AT ol e CONCLUSION | REMARQUES / MOTIFS
Peinture + endu Rdc bas 20/0 Résultat )
Local Groupe De Vide Médical 1110 d’analyse
(Mur)
Peinture + endu Rdc bas 20/0 Résultat )
(Plafond) Local Groupe De Vide Médical 1110 d’analyse
Rdc bas 20/0
Peinture + enduit Circulation 1101, Local Technique TGBT 1102, Local Technique Tgbt 1103,
ciment Local Batteries Onduleur 1104, Local Technique Onduleur 1105, Sous- Résultat /
(Poteau) Station 1106, Local Chauffagiste 1107, Local Technique Autocom 1108, d’analyse
Local Compresseur Air Médical 1109, Local Groupe De Vide Médical 1110,
Local Technique Informatique 1123, 1129, 1130
Pelntzir;;-n?ndwt Extérieur Résultat /
(Mur) Facade d’analyse
Plaquce:irr;I::te fibre Extérieur Résultat /
(Cache coffre VR) Fagade d’analyse
Garniture de frein 2éme étage 20/4 Résultat /
(Machine) Machinerie asc A7 (laboratoire) d’analyse
Rdc haut 20/2
Peinture + enduit Circulation 247, Circulation 342, Circulation 400, Circulation 401, Circulation
maiare 402, Circulation 495, Circulation 496, Vestiaire 513, Reserve Orthopedie Résultat /
9 520, Lave-Main 524, Local Induction 8 529, , Circulation 531, Circulation d’analyse

(Poteau rond) 582, Circulation 642, Circulation 643, Circulation 645, Circulation 646, ,

Circulation 3125

Il s’agit de la derniere
partie de I'escalier (tout
en haut)

Fat d’escalier

hélecoidal en fibre- Extérieur Sur jugement
. - personnel de
ciment Toiture Fopérateur
(coffrage perdu)
Sous-sol
Galerie (x3)
Rdc bas 20/0
Circulation 1100 (x2), Neutralisation acides labos 1111(x1), Circulation 1122
Fibre-ciment (x7), Groupe vide médical-labo 1110 (x4), Compresseur air médical 1109 Sur jugement
(Conduit) (x11), Autocom local DSI 1108 (x5), Circulation 1101 (x1), Batterie onduleur personnel de /
1104 (x1), TGBT ACA 1103 (x2) I'opérateur
Etage technique 20/1
Locaux (x4)
Rdc haut 20/2
Rgt Salle radio. télécom numérisée 423, Gaine technique circulation 407
Plaques planes en Sur jugement
f“ibre-giment M persjognel de /
TGBT Plateau technique 1102 (x3) .
(sol) I'opérateur
Etage technique 20/1
Fibre-ciment V'ge s,’apltalre Sur jugement
. xtérieur
(Conduit de Facade personnel de /
ventilation) Rdc haut 20/2 I'opérateur
Patio 1 et 2
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Qualiconsult

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et produits

contenant de I'amiante.

CRITERE DE OBSERVATIONS / REMARQUES /
MATERIAU LOCALISATION CONCLUSION MOTIES
Peinture grise Rdc bas 20/0 . ,
(sol) Ensemble Qes locaux Résultat d’analyse /
techniques
Peinture + enduit platre projeté fin Rdc bas 20/0 Résultat d'analvse /
(mur) Locaux techniques Y
Peinture + enduit platre projeté épais Rdc bas 20/0 bgs 20/0 .
Locaux techniques, escalier Résultat d’analyse /
(mur) 764
. o A e Rdc bas 20/0
Peinture + enduit platre projeté fin Locaux techniques, Vestiaires Résultat d’analyse /
(plafond) centraux
Peinture Rdc bas 20/0 . ,
(porte métallique) Locaux techniques Résultat d'analyse /
Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
Peinture + platre 1 1er étage 20/3 . ,
Résultat d’analyse /
(mur) Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux
3éme étage 20/5
Ensembles des locaux
Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
Peinture + platre 2 1er étage 20/3 . ,
Résultat d’analyse /
(mur) Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux
3eme étage 20/5
Ensembles des locaux
Dalles de sol 30x30 bleues + colle +
ragréage Tous niveaux Résultat d’analyse /
(sol)
Dalles de sol 30x30 beige + colle +
ragréage Tous niveaux Résultat d’analyse /
(sol)
Dalles de sol 30x30 noires + colle +
ragréage Tous niveaux Résultat d’analyse /
(sol)
Dalles de sol 30x30(vert)e + colle + ragréage Tous niveaux Résultat d’analyse /
sol
Dalles de sol 30x30(gri|s)e + colle + ragréage Tous niveaux Résultat d'analyse /
SO
. Tous niveaux
Colle de car;zloaltszje 5x5 beige Ensemble sanitaires et Résultat d’analyse /
vestiaires
. . . Tous niveaux
Colle de plinthe I:(l)el)nce 10x10 beige Ensemble sanitaires et Résultat d’analyse /
vestiaires
Colle de faience 10x10 Tous niveaux Résultat d'analyse /
(mur) Ensemble sanitaires Y
Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
Peinture + platre 1er étage 20/3 . ,
Résultat d’analyse /
(mur) Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux
3éme étage 20/5
Ensembles des locaux
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

MATERIAU

LOCALISATION

CRITERE DE
CONCLUSION

OBSERVATIONS / REMARQUES /
MOTIFS

Peinture + platre
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Linoléum vert + colle + ragréage

Tous niveaux

Résultat d’analyse

(sol)
* colle + ragreage Tous niveaux Résultat d’analyse /
Linoléum gris oo y
Linoléum be|ge(;-o(|:)olle * ragreage Tous niveaux Résultat d’analyse /
Colle de plinthe faience 20x10 beige Tous niveaux Résultat d'analyse /
(mur) Ensemble sanitaires Y
Peinture + enduit platre projeté épais Tous niveaux Résultat d'analyse /
(mur) Esc Y

Colle de plinthe PVC noir
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture gouttelette + enduit maigre 1

Rdc bas 20/0

Résultat d’analyse

(mur) Vestiaires centraux
Peinture gouttelette + enduit maigre 2 Rdc bas 20/0 . )
— Résultat d’analyse /
(mur) Vestiaires centraux
Calorifugeage trgsse blanche + bourre Etage technique 20/1 ] ‘
jaune _g—q—Vide sanitaire Résultat d’analyse /
(canalisation)
Flocage Etage technique 20/1 . ,
(plafond) Vide sanitaire Résultat d'analyse /

Peinture + platre 1
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture + platre 2
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture + enduit maigre 1
(poteau)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

MATERIAU

LOCALISATION

CRITERE DE
CONCLUSION

OBSERVATIONS / REMARQUES /
MOTIFS

Peinture + enduit maigre 2
(poteau)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 grise + colle + ragréage

(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 bleues + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 orange + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 noires + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 blanche + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 beige + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 marron + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Colle de carrelage 5x5 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de plinthe faience 20x10 beige
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de faience 10x10
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Linoléum beige + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Linoléum jaune + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Linoléum bleu + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de faux plafond 60x60 blanche
(plafond)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Colle de carrelage 5x5 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de plinthe faience 20x10 beige
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de faience 10x10
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Peinture + platre 1
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture + platre 2
(mur)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2

Résultat d’analyse
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

MATERIAU

LOCALISATION

CRITERE DE
CONCLUSION

OBSERVATIONS / REMARQUES /
MOTIFS

Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Dalles de faux plafond 60x60 blanche
(plafond)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Peinture + enduit maigre 1
(poteau)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture + enduit maigre 2
(poteau)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éeme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Linoléum beige + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 bleues + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Colle de carrelage 5x5 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de plinthe faience 10x10 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de faience 10x10
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Linoléum beige + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Linoléum bleu + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 blanche + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 bleues + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Colle de carrelage 5x5 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de plinthe faience 20x10 beige
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de faience 10x10
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Linoléum beige + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de faux plafond 60x60 blanche
(plafond)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 bleues + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

CRITERE DE OBSERVATIONS / REMARQUES /
MATERIAU LOCALISATION CONCLUSION MOTIFS
Dalles de sol 30x30 jaune + colle +
ragréage Tous niveaux Résultat d’analyse /
(sol)

Colle de carrelage 5x5 beige
(sol)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de plinthe faience 10x10 beige
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Colle de faience 10x10
(mur)

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et
vestiaires

Résultat d’analyse

Dalles de faux plafond 60x60 blanche
(Plafond)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Linoléum beige + colle + ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Dalles de sol 30x30 blanche + colle +
ragréage
(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Revétement souple beige + colle + ragréage

(sol)

Tous niveaux

Résultat d’analyse

Peinture + platre + enduit en zone de
lissage / bande

3éeme étage 20/5

Résultat d’analyse

Orthoptiste
(mur)
Colle de faience 20x10 blanche Extérieur . ,
Résultat d’analyse /
(mur) Facade
Bardage ardoises Extérieur Résultat d'analyse /
(mur) Facade
Joint d'étanchéité 1 Extérieur Résultat d’analyse /
(menuiserie aluminium brut) Fagade Y
Joint d'étanchéité 2 Extérieur . ,
A e Résultat d’analyse /
(menuiserie aluminium brut) Facade
J'0|nt.de wtrgge 1 Extérieur Résultat d'analyse /
(menuiserie aluminium brut) Facade
J.omt.de wtrgge 2 Extérieur Résultat d'analyse /
(menuiserie aluminium brut) Fagade
Joint entre voile préfabriqué 1 Extérieur Résultat d'analyse /
(mur) Facade
Joint entre voile préfabriqué 2 Extérieur Résultat d'analyse /
(mur) Fagade

Garniture de frein
(machinerie verte)

2éme étage 20/4
Machinerie asc laboratoire

Résultat d’analyse

Enduit platre

(porte asc) Asc Résultat d’analyse /
Enduit platre Asc Résultat d’analyse /
(porte asc)
Enduit platre gris Asc Résultat d’analyse /
(porte asc)
Plaque' phonique Cabine asc laboratoire Résultat d’analyse /
(toit asc)
Peinture + enduit maigre 1 Rdc bas 20/0
(poteau) Ensembles des locaux

Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Résultat d’analyse

Peinture + enduit maigre 2
(poteau)

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4

Résultat d’analyse
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o Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

i > 23/11/2018
QUG‘lxIC‘:QI“ISUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

CRITERE DE OBSERVATIONS / REMARQUES /
MATERIAU LOCALISATION CONCLUSION MOTIFS
Ensembles des locaux
3eme étage 20/5
Ensembles des locaux
Etanchéité bitumineuse noire Extérieur Résultat d'anal /
(sol) Toiture esullat danalyse
Isolant + pare vapeur Extérieur . ,
(sol) Toiture Résultat d’analyse /
Pare vapeur bitumineux Extérieur . ,
(sol) Toiture Résultat d’analyse /
Remontée d'étanchéité type PAXALU Extgrleur Résultat d'analyse /
(sol) Toiture
Etanchéité bitumineuse noire + rouge Extérieur Résultat d'anal /
(sol) Toiture esullat danalyse
Isolant + pare vapeur Extérieur . ,
(sol) “Toiture Résultat d’analyse /
Pare vapeur bitumineux Extérieur . ,
(sol) “Toiture Résultat d’analyse /
Etanchéité bitumineuse noire Extérieur Résultat d'anal /
(sol) Toiture esultat danalyse
Isolant + pare vapeur Extérieur . ,
(sol) Toiture Résultat d’analyse /
Pare vapeur bitumineux Extérieur . ,
(sol) Toiture Résultat d’analyse /
Remontée d etarz(;f;f)lte type PAXALU E_xrtilerleur Résultat d'analyse /
oiture
Etanchéité bitumineuse noire Extérieur Résultat d'anal /
(sol) Toiture esullat danalyse
Isolant + pare vapeur Extérieur . ,
(sol) Toiture Résultat d’analyse /
Pare vapeur bitumineux Extérieur . ,
(sol) “Toiture Résultat d’analyse /
Remontée d'étanchéité type Extérieur . ,
(s0l)PAXALU “Toiture Résultat d’analyse /
Etanchéité bitumineuse noire Extérieur Résultat d'anal /
(sol) Toiture esultat danalyse
Isolant minéral Extérieur . )
(sol) “Toiture Résultat d’analyse /
La mission décrite sur la page de couverture du rapport n’a pu étre menée a son terme : il y a lieu de réaliser des investigations

approfondies. Parties de I'immeuble devant faire I'objet d’investigations complémentaires :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé
afin de ne pas altérer cette fonction.

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non
évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra
Réserves prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.
Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction solidaire des dalles de plancher
ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des
travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra
prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’'amiante N°: 512949

. . 23/11/2018
QUGlICOI‘ISUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Il CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur . .
5 Observations Voir annexe
d’ordre
Plans ou croquis
Non ANNEXE 2
Autres documents relatifs a la construction
Non /
Documents relatifs aux travaux projetés
Non /
Rapports de repérage antérieurs
Non /

. OBSERVATIONS :

Intitulé de 'observation oul NON g?):‘:t Observations
Un plan de prévention a été _reallse avant intervention 0 X 0 /
sur site — —
Le batiment était vide d’occupants L | X L | /
Le batiment était vide de meubles (] X (] /
Les équipements et installations étaient en services X (] (] /
Les équipements et installations étaient alimentés X (] (] /
Le vide sanitaire était visitable (] X (] /
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles
et visitables X O O /
Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une
fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces
éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise
retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de

Ré . retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.
éserves : o .

Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction
solidaire des dalles de plancher ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou
inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux lourds de destruction et/ou

de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce
cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés
par les travaux.
Justificatif des écarts a la norme | /
Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE - ATLANTIQUE

20 Bd Gal M. Guillaudot

BP 70555 - 56017 VANNES CEDEX

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANTES TRAVAUX -

Contrat d’assurance : MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu’au 31 décembre 2018

Opérateur de repérage : Thomas POUPARD

Certificat de compétence : .CERT - Parc Edonia - Batiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE

(CPDI 3296)

Date de réalisation de la mission : le 10/08/2018

Date de la visite complémentaire : /

| Date de la visite de reconnaissance : le 10/08/2018
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o Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

i ? 23/11/2018
Qua!-conSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante des principaux
éléments de la construction dans le cadre des travaux de I'immeuble sis :

Chirurgie

20 Boulevard Général Maurice Guillaudot
Batiment B30

56000 VANNES

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de I'immeuble bati : ,

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et
produits devant faire I'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante dans les
éléments de la construction et susceptibles d’étre affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Travaux de maintenance ou de rénovation pouvant étre effectuée sur chaque matériau
composant le batiment.
Ref : Non fournis

Programme et périmétre de repérage

Locaux et parties

. . Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
d'immeuble concernés 9 P 9 P

Ensemble des locaux du

batiment visitable Ensembles des composants inspectable

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font I'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

e Code du travail — article R4412-97

e Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante
e Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

e Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

e Norme NFX 46-020 — Aolt 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’'amiante N°: 512949

. . 23/11/2018
QUGlICOI‘ISUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

VIl. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d’ordre

Dans le cadre d’'une mission de repérage avant réalisation de travaux, le donneur d’ordre doit communiquer a QUALICONSULT IMMOBILIER le
programme détaillé des travaux les plans du batiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmeétre de I'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de
repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélevements a analyser. Le nombre d’investigations
approfondies, de sondages, de prélevements et d'analyses a effectuer ne peut pas étre déterminé avant 'achévement de la mission de repérage.

Le donneur d’ordre a la responsabilité de fournir a QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d’accés pour le bon déroulement de sa mission
et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de
tous les instruments d’acces nécessaires.

Le donneur d’ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit étre réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si
nécessaire, pour accéder a certaines zones. Le donneur d’ordre ou son représentant prend, a la demande de l'opérateur de repérage, les
dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requiérent ;

Le donneur d’ordre est tenu :
. de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmétre et le programme de repérage proposés ;
o de fournir les moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme
élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions d'utilisation ;
. de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par I'opérateur de
repérage ;
e dinformer I'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement a ces obligations, aucune réclamation ne pourra étre portée par le donneur d’ordre dans I’hypothése ou ce rapport
venait a étre incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :
Dans un premier temps, I'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de I'immeuble ; pour cela, il recherche des zones
présentant des similitudes d'ouvrage
Dans un second temps, il :

. recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;

. repére les matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante ;

. conclut sur la présence ou I'absence d’amiante.
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature,
localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des sondages au
sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre
parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En
cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément a I'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que
des revétements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n‘aient pas été détectés car masqués par un autre revétement qu'il aura été
impossible d’arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revétements
étant encore en place.

3. Phase prélévement et analyse d’échantillons

Chaque préléevement a été réalisé avec un outil adapté a la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur
lequel ont été portées les indications nécessaires a son identification. Afin d’éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement
nettoyé a I'aide de lingettes humides entre chaque prélévement.

Les prélevements feront I'objet si besoin d’une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029.
Les méthodes de prélévements et d’analyses appliquées sont conformes au programme d’accréditation des laboratoires n°144 « Essais
concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau a analyser, les techniques d’analyses appliquées sont les suivantes :
e La microscopie optique a lumiéere polarisée (MOLP)
e La microscopie électronique a transmission analytique (META).

Ces techniques d’analyses sont prescrites dans I'annexe de l'arrété du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant a
l'identification d’amiante dans les matériaux et produits
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’'amiante N°: 512949

. . 23/11/2018
QUGlICOI‘ISUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

VIll. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques

Extérieur Facade, Toiture / /

Circulation 1000, Sas 1001, Vestiaire Personnel 1002,
Douche 1003, Douche 1004, Wc 1005, Wc 1006, Vestiaire
Personnel Aca 1007, Douche 1008, Douche 1009, Wc
1010, Wc 1011, Vestiaire, Personnel 1012, Douche 1013,
Douche 1014, Wc 1015, Wc 1016, Bureau Responsable
Menage 1017, Sanitaire Public 1018, Circulation 1019,
Reserve Menage 1020, Vestiaire Personnel Maternite

1021, Douche 1022, Douche 1023, Wc 1024, Wc
1025, Vestiaire 1026, Douche 1027, Douche 1028, Wc
1029, Wc 1030, Vestiaire Personnel 1031, Douche 1032,
Douche 1033, Wc 1034, Wc 1035, Circulation 1036, Salle
De Detente Personnel 1037, Vestiaire Personnel 1038,
Douche1039, Wc 1040, Vestiaire Personnel 1041, Douche
1042, Wc 1043, Reserve Menage 1044, Laverie Sabot
1047, Circulation 1048, Hall D'orientation 1049, Escalier
1050, Local Technique 1051, Circulation 1100, Circulation
1101, Local Technique Tgbt 1102, Local Technique Tgbt
1103, Local Batteries Onduleur 1104, Local Technique
Onduleur 1105, Sous-Station 1106, Local Chauffagiste
1107, Local Technique Autocom 1108, Local Compresseur
Air Medical 1109, Local Groupe De Vide Medical
1110, Local Neutralisation Acides Labo 1111, Escalier
Galerie Souterraine 1112, Reserve Chaises Roulantes
1113, Hall D'orientation 1114, Escalier 1119,
Archives Pharmacie 1120, Patio - Espace Vert 1121,
Circulation 1122, Local Technique Informatique 1123,
1129, 1130, Local Reserve Protoxyde 1131, Circulation
700, Circulation 762, Circulation 763, Escalier 764, Reserve
Menage Sous Escalier 765, Escalier Circulaire 766,
Reserve Sterilisation 767, Reserve Menage 768,
Circulation 900, Circulation 0, Chambre 1, Sanitaire 2, / /
Chambre 3, Sanitaire 4, Sanitaire 5, Chambre 6, Chambre
7, Sanitaire 8, Chambre 9, Sanitaire 10, Chambre 11,
Sanitaire 12, Chambre 13, Sanitaire 14, Circulation 15,
Chambre 16, Sanitaire 17, Chambre 18, Sanitaire
19, Chambre 20, Sanitaire 21, Salon De Sortie 24,
Desabilloir 25, Sas 26, Bureau Ide Prog 27, Circulation 28,
Secretariat 29, Archives 30, Bureau Cadre 31, Toilette 32,
Wc 33, Sanitaire Toilette 34, Salle De Detente Personnel -
Reunion 35, Secretariat 36, Reserve Linge 37, Sas Propre
38, Sas Sale 39, Local Menage 40, Local Dechets - Linge
Sale 41, Local Menage 42, Sas Acces Parents 43,
Circulation 44, Toilette 45, Salle De Reveil 46,
Circulation 47, Circulation 48, Sas Salle D'intervention 2 49,
Salle D'intervention 2 50, Sas Salle D'intervention 1 51,
Salle D'intervention 1 52, Reserve Materiel Medical 53,
Salle De Decontamination 54, Circulation 55, Local
Biomedical 56, Sas Materiel 57, Local Menage 58, Sas
Sale 59, Utilite Sale 60, Local Linge Sale -
Poubelle 61, Local Technique 62, Local Technique
Informatique - Telephone 63, Stockage Arsenal Sterile
64, Sas Salle D'intervention 3 65, Salle
D'intervention 3 66, Salle De Decontamination Des
Endoscopes 67, Sas Salle D'intervention 4 68, Salle
D'intervention 4 69, Sas Salle D'intervention 5 70, Salle
D'intervention 5 71, Salle De Pre-Anesthesie 72, Circulation

Rez de chausée bas 20/0

73, Vestiaire Personnel 74, Douche 75, Wc 76,
Vestiaire Personnel 77, Douche 78, Wc 79,
Vestiaire Personnel 80, Douche 81, Wc 82,

Vestiaire Personnel 83, Douche 84, Wc 85, Bureau
Medecin 86, Bureau Infirmier 87, Salle De Detente 88,
Sanitaire 89, Wc 90, Wc 91, Bureau Cadre De Sante
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

Qualiconsult 23/11/2018

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques

92, Bureau Coordination 93, Circulation 94, Salle
D'attente 95, Circulation 96, Chambre 97, Sanitaire
98, Vestiaire Personnel 99, Wc 100, Douche 101, Vestiaire
Personnel 102, Wc¢ 103, Douche 104, Chambre 105,
Sanitaire 106, Chambre 107, Sanitaire 108, Chambre 109,
Sanitaire 110, Chambre 111, Sanitaire 112, Chambre
113, Sanitaire 114, Chambre 115, Sanitaire 116,
Chambre 117, Sanitaire 118, Bureau Infirmier 119, Salle De
Preparation Des Soins - Rangement 120, Local Retour
Sale Infirmier 121, Stockage Linge Relais 122,
Sanitaire 123, Douche 124, Douche Handicapes 126,
Sanitaire 127, Douche 128, Douche Handicapes 130,
Office 131, Bureau Accueil 132, Local Technique
Informatique - Telephone 133, Depart Logistique Bloc
134

Escalier 1019, Escalier 1025, Escalier 1050, Local
Traitement D'eau Et Ventilation 3190, Plenum Centrale
Rejet Air 3191, Local Technique Ventilation Urgences

3192, Local Technique Ventilation Sa/Bloc/Pas 3193, Local

Technique Salles D'operation 5,6,7,8 3194, Local
Technique Ventilation Ste/Bloc 3195, Local Technique

Salles D'operation 1,2,3,4 3196, Local Technique

Etage technique 20/1 Ventilation 3197, PIenL_Jm Sud P_ris<_e D'air _ 3198, /

Sas 3199, Local Technique Ventilation Radio 3200, Local

Technique Ventilation Radis/Veste/Urg. 3201, Sas 3202,
Circulation 3203, Plenum Nord Prise D'air 3204, Vide
Sanitaire 3205, Local Onduleur 3206, Local

Technique Irm 3207, Sas De Sortie 3208, Circulation 3209,

Local S.S.1 3210, Local Technique Ventilation Etage

Technique 3211, Local Technique Ventilation Etage

Technique 3212

Escalier 1025, Escalier 1028, Escalier 1050, Entree 201,
Salle D'attente 202, Bureau Infirmier 203, Reserve 204,
Toilette 205, Wc 206, Box De Prelevement 207, Box De
Prelevement 208, Reserve Hemato Bacteriose 209,
Circulation 210, Salle De Garde 211, Salle De
Cytochrommetre De Flux 212, Toilette 213, Wc 214, Wc
215, Chambre Froide 216, Circulation 217, Bureau
Medecin 218, Bureau 219, Circulation 220, Salle De
Coagulation 221, Salle De Microscope 222, Circulation 223,
Salle De Coloration 224, Salle De Numerisation 225,
Bureau Magasin 226, Local Coursier 227, Sanitaire 228,
Sas D'entree Personnel 229, Vestiaires Femmes 230, Wc
231, Wc 232, Wc 233, Vestiaires Hommes 234, Wc 235,
Sanitaire 236, Chambre De Garde 237, Local Photocopieur
- Informatique 238, Secretariat Reception 239, Salle
D'attente Des Familles 240, Hall Reception Analyse
241, Reserve 242, Salle De Microscopie 244, Circulation
247, Bureau Medecin 291, Secretariat 292, Sas 300, Salle
De Preparation 301, Vestiaire 302, Wc 303, Salle De
Rez de chausée haut Commande 304, Sas 305, Cabine De Deshabillage 306,
20/2 Salle De Lecture 307, Salle Imagerie Medicale 308, Salle
De Controle 309, Cabine De Deshabillage 310, Salle De
Lecture 321, Salle D'interpretation Medicale 322,
Circulation 323, Circulation 324, Salle De Detente 325,
Sanitaire 326, Salle De Commande 327, Cabine De
Deshabillage 328, Cabine De Deshabillage 329, Salle
D'examen 330, Local Technique 331, Salle D'attente 332,
Circulation 333, Sas 334, Sas 335, Cabine De Deshabillage
336, Cabine De Deshabillage 337, Local Technique 338,
Salle D'examen 339, Toilette 340, Wc 341, Circulation 342,
Hall De Circulation 343, Hall De Circulation 344, Halte
Garderie 345, Halte Garderie 346, Escalier 347, Circulation
352, Circulation 401, Circulation 402, Circulation 403,
Secretariat Accueil 404, Reception Externe 405, Secretariat
Courrier 406, Circulation 407, Bureau Cadre De Sante
408, Bureau Cadre De Sante 409, Bureau
Medecin 410, Salle De Radiologie 3 411, Cabine De
Deshabillage 412, Cabine De Deshabillage 413,
Toilette 414, Wc 415, Wc 416, Toilette 417, Cabine De
Deshabillage 418, Wc 419, Salle D'attente 420, Chambre
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’'amiante N°: 512949
23/11/2018

Quallconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Remarques

Locaux visités Zones non accessibles

Claire 421, Salle De Radiologie 4 422, Salle De Radiologie
2 423, Cabine De Deshabillage 424, Sanitaire 425, Cabine
De Deshabillage 426, Wc 427, Reserve 428, Wc 429, Salle
D'attente 430, Cabine De Deshabillage 431, Cabine De
Deshabillage 432, Salle De Radiologie 5 433, Laboratoire
434, Salle De Radiologie 1 435, Sas D'entree 436, Reserve
Papier Radio 437, Toilette 438, Wc 439, Bureau Medecin
440, Circulation 441, Salle D'attente Couches 442, Local
Menage 443, Wc 444, Salle D'attente Patients 445,
Reserve Materiel 446, Bureau Medecin 447, Bureau
Medecin 448, Vestiaire Personnel 449, Wc 450, Douche
451, Vestiaire Personnel 452, Douche 453, Wc 454, Wc
455, Salle De Detente Personnel 456, Salle D'echographie
457, Cabine De Deshabillage 458, Salle D'echographie
459, Salle D'attente 460, Wc 461, Sanitaire 462, Reserve
463, Cabine De Deshabillage 464, Cabine De
Deshabillage 465, Wc 466, Salle De Radiologie 9 467,
Chambre Claire 468, Salle De Mammographie 469, Wc
470, Circulation 471, Cabine De Deshabillage 472, Cabine
De Deshabillage 473, Wc 474, Wc 475, Salle De
Radiologie 7 476, Cabine De Deshabillage 477, Sas 478,
Cabine De Deshabillage 479, Reception Externe 480,
Reception Externe 481, Local Technique Informatique 482,
Salle De Lecture 483, Circulation 484, Toilette 485, Sas
486, Salle D'angiome Digitalise 487, Reserve Papier Radio
488, Cabine De Deshabillage 489, Cabine De Deshabillage
490, Secretariat 491, Local Technique 492, Circulation 493,
Salle D'echographie 494, Circulation 495, Circulation 496,
Cabine De Deshabillage 497, Secretariat 501, Local Lave-
Bassin 502, Bureau Medecin 503, Salle De Transfert 504,
Wc 506, Vestiaire 507, Douche 508, Douche 509, Wc
510, Wc 511, Toilette 512, Vestiaire 513, Douche 514,
Local Technique Lave Sabot 515, Douche 516, Wc 517,
Wc 518, Circulation 519, Reserve Orthopedie 520,
Lave-Main 524, Local Induction 7 525, Salle D'operation 7
526, Local Travaux Sales 527, Salle D'operation 8 528,
Local Induction 8 529, Secretariat 530, Circulation 531,
Bureau Infirmier 532, Chambre Noire 533, Salle De
Decontamination 534, Local Menage 535, Sas 536, Local
Dechets 537, Bureau Cadre De Sante 538, Sas 539, Sas -
Reserve 540, Sortie 541, Sortie 542, Douche D'air 543,
Douche D'air 544, Stockage Arsenal Sterile 545, Sas 5 546,
Salle D'operation 5 547, Local Travaux Sales 548, Salle
D'operation 6 549, Sas 6 550, Sas 4 551, Salle
D'operation 4 552, Local Travaux Sales 553,
Salle D'operation 3 554, Sas 3 555, Circulation 556, Salle
De Reveil 557, Reserve 558, Sanitaire 559, Sas
D'entree 560, Sortie Douche D'air 563 , Circulation 564,
Office Detente 565, Reserve 566, Reserve Platre 567,
Stockage Arsenal Sterile 568, Sas 2 569, Salle
D'operation 2 570, Local Travaux Sales 571, Salle
D'operation 1 572, Sas 1 573, Bureau Anesthesie 574,
Atelier Biomedical 575, Reserve Pharmacie Et Anesthesie
577, Reserve Bloc 580, Circulation 582, Escalier Circulaire
587, Escalier Circulaire Chambre De Garde 588,
Escalier Circulaire Salle Detente 589, Escalier Circulaire
590, Escalier Circulaire 591, Escalier
592, Escalier Local Technique 593,
Escalier Local Technique 594, Circulation Entre Bloc Et
Radio 595, Circulation Entre Bloc Et Radio 596,
Circulation Entre Bloc 5 Et 7 597, Circulation Entre Bloc 1
Et 3 598, Circulation 601, Vestiaire 602, Wc 603,
Sanitaire 604, Douche 605, Circulation 606, Lingerie
Personnel 607, Reserve Materiel Biomedical 609, Local
Menage 610, Local Dechets 611, Reserve 612, Reserve
613, Office 614, Salle D'attente 615, Circulation 616, Local
Lave-Bassin 617, Local Retour Sale 618, Sanitaire
619, Wc 620, Sanitaire - Douche Patients 621, Reserve
Pharmacie 622, Poste De Surveillance 623, Chambre 624,
Chambre 625, Chambre 626, Chambre 627, Chambre
628, Chambre 629, Chambre 630, Chambre 631,

Etage

Circulaire
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
S contenant de I’'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
QUGlICOI‘ISUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques

Accueil Famille 632, Bureau Infirmier Pmo 633, Sas 634,
Local Sterile 635, Local Dechets 636, Bureau Medecin 637,
Bureau Medecin 638, Circulation 639, Sanitaire - Vestiaire
Visite 640, Wc 641, Circulation 642, Circulation 643, Local

Dechet 644, Circulation 645, Circulation 646, Sas Entree

Bureau 648, Bureau Cadre De Sante 649, Reserve 650

Escalier 1025, Escalier Circulaire 1028, Escalier 1050,
Escalier 1119, Circulation 1201, Hall D'accueil 1202,
Secretariat Accueil 1203, Secretariat 1204, Salle D'attente
1 1205, Salle D'attente 2 1206, Salle D'examen 1207,
Bureau Medecin , 1208, Circulation 1209, Wc¢ 1210, Salle
D'examen 1211, Salle D'examen 1212, Sas De Secours
1213, Salle De Soins 1214, Salle D'attente Couches 1215,
Vestiaire 1216, Sanitaire 1217, Archives 1218, Salle
D'attente 1219, Sanitaire 1220, Circulation 1221, Salle De
Stomatologie 1222, Salle D'audiometrie 1224, Wc 1225,
Local Entretien 1226, Toilette 1227, Salle D'examen 1228,
Bureau Medecin 1229, Salle D'examen 1230, Reserve
1231, Archives 1232, Reserve 1233, Circulation 1234, Salle
De Detente Personnel 1235, Bureau Medecin 1236,
Circulation 1237, Circulation 1238, Circulation 1301, Hall
D'accueil 1302, Salle D'attente 1303, Toilette 1304, Wc
1305, Secretariat 1306, Secretariat 1307, Local Menage
1308, Vestiaire - Toilette 1309, Wc 1310, Circulation 1311,
Salle D'examen 1312, Bureau Medecin 1313, Salle
D'examen 1314, Bureau Medecin 1315, Archives 1316, Hall
D'accueil 1317, Salle De Consultation N°4 1318, Circulation
1319, Circulation 1320, Secretariat 1321, Bureau Medecin
1322, Wc 1323, Vestiaire - Toilette 1324, Wc 1325,
Circulation 1326, Salle D'examen 1327, Bureau Medecin
1328, Salle D'examen 1329, Bureau Medecin 1330, Salle
De Detente Personnel 1331, Hall D'orientation 1332, Hall
D'orientation 1333, Sas Arrivee 1401, Wc 1402,
Bureau Chef De Service 1403, Circulation 1404, Bureau 1
Anesthesite 1405, Bureau 2 Anesthesite 1406, Circulation

1407, Stockage Transport 1408, Entree 2 1409,
Bureau 7 Anesthesite 1410, Espace Detente Et Circulation
1411, Wc 1412, Bureau 3 Anesthesite 1413, Circulation / /
1er étage 20/3 1414, Douche 1415, Wc 1416, Reserve 1417, Sas Depart
Propre 1418, Belimed 1 1419, Stockage Sterile Bloc 1420,
Circulation Chambre De Garde 1421, Bureau Pharmacien
1422, Bureau Cadre De Sante 1423, Archives 1424, Salle
De Reunion 1425, Sas Acces Bureau Cadre 1426,
Stockage 1427, Salle De Detente Personnel 1428, Wc
1429, Sanitaire 1430, Toilette 1431, Bureau 6 Anesthesite
1432, Bureau 5 Anesthesite 1433, Bureau 4 Anesthesite
1434, Bureau Infirmier 1435, Stockage 1436, Zone De
Conditionnement Service 1437, Circulation 1438, Sas
1439, Sas 1440, Circulation 1441, Local Technique
Desinfection 1442, Circulation 1450, Chambre De Garde
1451, Sanitaire 1452, Chambre De Garde 1453, Sanitaire
1454, Chambre De Garde 1455, Sanitaire 1456, Chambre
De Garde 1457, Sanitaire 1458, Local Menage 1459, Hall
242, Circulation 243, Salle D'analyse Bacteriose 244, Salle
D'analyse Bacteriose 245, Salle D'analyse Bacteriose 246,
Salle D'analyse Moleculaire 247, Bureau Medecin 248,
Bureau Cadre De Sante 249, Salle D'analyse Sero Immuno
A 250, Salle D'analyse Sero Immuno B 251, Salle De
Detente - Reunion 252, Salle D'analyse Electro A 253,
Salle D'analyse Electro B 254, Laverie - Entretien 255,
Bureau Cadre De Sante 256, Salle D'analyse Centaur 257,
Circulation 258, Salle D'analyse Modulare B 259, Salle
D'analyse Modulare A 260, Secretariat 261, Circulation
262, Salle D'ordinateur 263, Bureau Medecin 264, Salle
Des Alcools 265, Bureau Medecin 266, Salle De Gestion Et
Commande 267, Chambre Noire 268, Reserve 269, Salle
D'electro Fluorescence 270, Chambre Froide 271, Salle B
K 272, Laverie - Entretien 273, Toilette 274, Wc 275, Wc
276, Toilette 277, Wc 278, Wc 279, Local Vidoir 280, Salle
De Reception 281, Local De Filtration De L'eau 282, Local
Laverie 283, Toilette 284, Chambre De Garde 285, Wc
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Queeors

Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Etage

Locaux visités

Zones non accessibles

Remarques

286, Sanitaire 287, Labo Hygiene 288, Escalier 343, Sas
583, Sanitaire 584, Salle De Detente Personnel 585,
Escalier 587, Escalier 588, Escalier Detente Chambre De
Garde Bloc 589, Escalier 590, Escalier 591, Escalier 592,
Escalier Exterieur 595

2éme étage 20/4

Escalier 1050, Escalier 1119, Secretariat 1132, Secretariat
1133, Salle De Detente Personnel 1134, Circulation 1135,
Toilette 1136, Wc 1137, Bureau Medecin 1138, Salle
D'examen 1139, Salle D'examen 1140, Bureau Medecin
1141, Salle D'endoscopie 1142, Reserve 1143, Vestiaire -
Toilette 1144, Wc 1145, Circulation 1146, Archives 1147,
Secretariat 1148, Bureau Medecin 1149, Salle D'uro-
Dynamique 1150, Salle De Desinfection Endoscope 1151,
Bureau Medecin 1152, Secretariat 1153, Reserve Materiel
1154, Archives Medicales 1155, Sas Circulation 1156,
Archives Medicale 1157, Wc 1158, Salle Repos 1159,
Circulation 1160, Hall D'orientation 1161, Hall D'orientation
1162, Salle De Reunion - Detente 1230, Local Menage

1231, Hall D'entree 1232, Secretariat Accueil
1233, Salle D'attente De Transfert 1234, Salle D'attente 1
1235, Salle De Consultation 1 1236, Salle D'attente 1237,
Salle D'orthoptie 1238, Salle D'attente 2 1239, Circulation
1240, Salle De Consultation 3 1241, Salle D'attente 3 1242,
Circulation 1243, Salle De Refectometrie 1244, Salle De
Champs Visuels 1245, Salle De Soins 1246, Toilette -
Vestiaire 1247, Wc 1248, Salle Laser 1249, Secretariat
1250, Wc 1251, Toilette 1252, Salle De Bebe Visions 1253,
Circulation 1254, Archives 1255, Secretariat 1256, Bureau
Medecin 1257, Bureau Medecin 1258, Salle D'angiographie
1259, Local Nettoyage De Soins 1260, Salle D'examen
1261, Bureau Medecin 1262, Salle De
Consultation 2 1263, Hall D'orientation 1264, Circulation
1265, Local Menage 1266, Local Vidoir 1267, Hall
D'orientation 1268

3éme étage 20/5

Escalier 1050, Escalier 1119, Secretariat 1501, Secretariat
1502, Salle De Soins 1 1503, Salle De Soins 2 1504,
Bureau Medecin 1505, Salle D'examen 1506, Secretariat
1507, Bureau Medecin 1508, Bureau 1509, Bureau
Medecin 1510, Bureau Medecin 1511, Salle D'attente
Valides 1512, Sanitaire 1513, Vestiaire - Toilette 1515, Wc
1516, Reserve 1517, Local Technique De Ventilation 1518,
Salle De Platre 1519, Archives Medicales 1520, Circulation
1521, Salle D'attente Couches 1522, Secretariat 1523,
Salle De Detente Personnel 1524, Hall D'orientation 1525,
Hall D'orientation 1526, Machinerie Ascenseur 1527, Salle
D'attente - Hall D'entree 501, Salle D'examen 502,
Bureau Medecin 503, Vestiaire 504, Salle D'examen 505

4eme étage 20/6

Escalier 1050, Hall 601, Local Ventilation 602, Machinerie
Ascenseur 603

Asc

Porte palliére, Gaine, Machinerie, Cabine
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

i > 23/11/2018
QUG‘lkVIVC;O‘I“IJSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

2. Liste des matériaux et produits contenant de ’amiante

Localisation - ZPSO Composant Partie de composant Critére de conclusion
Extérieur Fat d'escalier hélicoidal en Coffrage perdu Sur jugement personnel de I'opérateur
Toiture fibre-ciment
Sous-sol
Galerie (x3)

Rdc bas 20/0
Circulation 1100 (x2), Neutralisation
acides labos 1111(x1), Circulation
1122 (x7), Groupe vide medical-labo
1110 (x4), Compresseur air medical
1109 (x11), Autocom local DSI 1108
(x5), Circulation 1101 (x1), Batterie
onduleur 1104 (x1), TGBT ACA
1103 (x2)
Etage technique 20/1
Locaux (x4)
Rdc haut 20/2
Rgt Salle radio. 2 télécom numérisée
423, Gaine technique circulation 407

Fibre-ciment Conduit Sur jugement personnel de I'opérateur

Rdc bas 20/0

TGRT Platm 1102 (x3) Plagues planes en fibre-ciment Sol Sur jugement personnel de I'opérateur

Etage technique 20/1
Vide sanitaire

Extérieur
Fagade
Rdc haut 20/2
Patio 1 et 2

Fibre-ciment Conduit de ventilation Sur jugement personnel de I'opérateur

Rdc bas 20/0

Local Groupe De Vide Medical 1110 Peinture + enduit ciment Mur Résultat d'analyse P6

Rdc bas 20/0 Peinture + enduit ciment

Local Groupe De Vide Medical 1110 Plafond Résultat d'analyse P7

Rdc bas 20/0
Circulation 1101, Local Technique
Tgbt 1102, Local Technique
Tgbt 1103, Local Batteries Onduleur
1104, Local Technique Onduleur

1105, Sous-Station 1106, Local Peinture + enduit ciment Poteau Résultat d'analyse P20, Résultat
Chauffagiste 1107, Local Technique d'analyse P21
Autocom 1108, Local Compresseur

Air Medical 1109, Local
Groupe De Vide Medical 1110, Local
Technique Informatique 1123, 1129,

1130
Extérieur Peinture + enduit ciment Mur Résultat d'analyse P87
Facade
Extérieur Plaque plane fibre ciment Cache coffre VR Résultat d'analyse P90
Facade
2eme étage 20/4 Garniture de frein Machine Résultat d'analyse P101

Machinerie asc A7 (laboratoire)

Rdc haut 20/2
Circulation 247, Circulation 342,
Circulation 400, Circulation 401,
Circulation 402, Circulation 495,

Circulation 496, Vestiaire 513,
Reserve Orthopedie 520, Lave-Main Peinture + enduit maigre Poteau rond
524, Local Induction 8 529, ,
Circulation 531, Circulation 582,
Circulation 642, Circulation 643,
Circulation 645, Circulation 646, ,
Circulation 3125

Résultat d'analyse P105, Résultat
d'analyse P106

La localisation des préléevements sont a retrouver dans I'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Localisation - ZPSO

Composant Partie de composant

Critére de conclusion

Rdc bas 20/0
Ensemble des locaux techniques

Sol Peinture grise

Résultat d'analyse P1

Rdc bas 20/0
Locaux techniques

Peinture + enduit platre projeté

Mur fin

Résultat d'analyse P2

Rdc bas 20/0
Locaux techniques, escalier 764

Peinture + enduit platre projeté

Mur P
épais

Résultat d'analyse P3

Rdc bas 20/0
Locaux techniques, Vestiaires
centraux

Peinture + enduit platre projeté

Plafond fin

Résultat d'analyse P4

Rdc bas 20/0
Locaux techniques

Porte métallique Peinture

Résultat d'analyse P5

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Mur Peinture + platre 1

Résultat d'analyse P8

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Mur Peinture + platre 2

Résultat d'analyse P9

Dalles de sol 30x30 bleues +

Tous niveaux Sol . Résultat d'analyse P10
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X,30 beige + Résultat d'analyse P11
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 3OX:§O noires + Résultat d'analyse P12
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30)(?’0 verte + Résultat d'analyse P13
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X,30 grise + Résultat d'analyse P14
colle + ragréage
—Tou§ niveaux L Sol Colle de carrelage 5x5 beige Résultat d'analyse P15
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous_ niveaux Mur Colle de pllnthe_ faience 10x10 Résultat d'analyse P16
Ensemble sanitaires et vestiaires beige
M Mur Colle de faience 10x10 Résultat d'analyse P17
Ensemble sanitaires
Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
ler étage 20/3 Mur Peinture + platre Résultat d'analyse P18
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux
3éme étage 20/5
Ensembles des locaux
Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
ler étage 20/3 Mur Peinture + platre Résultat d'analyse P19

Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux
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Quolxiciqnsult“

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Tous niveaux

Sol

Linoléum vert + colle +
ragréage

Résultat d'analyse P22

Tous niveaux

Sol

Linoléum gris + colle +
ragréage

Résultat d'analyse P25

Tous niveaux

Sol

Linoléum beiget + colle +
ragréage

Résultat d'analyse P26

Tous niveaux
Ensemble sanitaires

Colle de plinthe faience 20x10
beige

Résultat d'analyse P27

Tous niveaux
Esc

Peinture + enduit platre projeté
épais

Résultat d'analyse P28

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Colle de plinthe PVC noir

Résultat d'analyse P29

Rdc bas 20/0
Vestiaires centraux

Mur

Peinture goutelette + enduit
maigre 1

Résultat d'analyse P30

Rdc bas 20/0
Vestiaires centraux

Mur

Peinture goutelette + enduit
maigre 2

Résultat d'analyse P31

Etage technique 20/1
Vide sanitaire

Canalisation

Calorifugeage tresse blanche +
bourre jaune

Résultat d'analyse P32

Etage technique 20/1
Vide sanitaire

Plafond

Flocage

Résultat d'analyse P34

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Peinture + platre 1

Résultat d'analyse P35

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Peinture + platre 2

Résultat d'analyse P36

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau

Peinture + enduit maigre 1

Résultat d'analyse P39

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux
1er étage 20/3
Ensembles des locaux
2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau

Peinture + enduit maigre 2

Résultat d'analyse P40

Tous niveaux

Sol

Dalles de sol 30x30 grise +
colle + ragréage

Résultat d'analyse P41

Tous niveaux

Sol

Dalles de sol 30x30 bleues +
colle + ragréage

Résultat d'analyse P42
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Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Tous niveaux

Dalles de sol 30x30 orange +

Sol .
colle + ragréage

Résultat d'analyse P43

Tous niveaux

Dalles de sol 30x30 noires +

Sol !
colle + ragréage

Résultat d'analyse P44

Tous niveaux

Dalles de sol 30x30 blanche +

Sol .
colle + ragréage

Résultat d'analyse P45

Tous niveaux

Dalles de sol 30x30 beige +

Sol X
colle + ragréage

Résultat d'analyse P46

Tous niveaux

Dalles de sol 30x30 marron +

Sol .
colle + ragréage

Résultat d'analyse P47

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Sol Colle de carrelage 5x5 beige

Résultat d'analyse P48

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Colle de plinthe faience 20x10
beige

Résultat d'analyse P49

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Mur Colle de faience 10x10

Résultat d'analyse P50

Tous niveaux

Linoléum beige + colle +

Sol .
ragréage

Résultat d'analyse P51

Tous niveaux

Linoléum jaune + colle +

Sol .
ragréage

Résultat d'analyse P52

Tous niveaux

Linoléum bleu + colle +

Sol .
ragréage

Résultat d'analyse P53

Tous niveaux

Dalles de faux plafond 60x60

Plafond blanche

Résultat d'analyse P54

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Sol Colle de carrelage 5x5 beige

Résultat d'analyse P55

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Colle de plinthe faience 20x10
beige

Résultat d'analyse P56

Tous niveaux
Ensemble sanitaires et vestiaires

Mur Colle de faience 10x10

Résultat d'analyse P57

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Mur Peinture + platre 1

Résultat d'analyse P58

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Mur Peinture + platre 2

Résultat d'analyse P59

Tous niveaux

Dalles de faux plafond 60x60

Plafond blanche

Résultat d'analyse P60

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3eme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau Peinture + enduit maigre 1

Résultat d'analyse P61

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau Peinture + enduit maigre 2

Résultat d'analyse P62
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N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Tous niveaux Sol Linoléum be!ge + colle + Résultat d'analyse P63
ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30)(3.0 bleues + Résultat d'analyse P64
colle + ragréage
M . Sol Colle de carrelage 5x5 beige Résultat d'analyse P65
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous. niveaux Mur Colle de pllnthg faience 10x10 Résultat d'analyse P66
Ensemble sanitaires et vestiaires beige
M . Mur Colle de faience 10x10 Résultat d'analyse P67
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous niveaux Sol Linoléum be!ge + colle + Résultat d'analyse P68
ragréage
Tous niveaux Sol Linoléum bl?u + colle + Résultat d'analyse P69
ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X3(,) blanche + Résultat d'analyse P70
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30)(3.0 bleues + Résultat d'analyse P71
colle + ragréage
M . Sol Colle de carrelage 5x5 beige Résultat d'analyse P72
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tou§ niveaux Mur Colle de pI|nth§ faience 20x10 Résultat d'analyse P73
Ensemble sanitaires et vestiaires beige
M - Mur Collede faience 10x10 Résultat d'analyse P74
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous niveaux Sol Linoléum be!ge + colle + Résultat d'analyse P75
ragréage
Tous niveaux Plafond Dalles de fg;):\gl]agond 60x60 Résultat d'analyse P76
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X3,O bleues + Résultat d'analyse P77
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X:.30 jaune * Résultat d'analyse P78
colle + ragréage
M - Sol Colle de carrelage 5x5 beige Résultat d'analyse P79
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous. niveaux Mur Colle de pI|nth§ faience 10x10 Résultat d'analyse P80
Ensemble sanitaires et vestiaires beige
M - Mur Colle de faience 10x10 Résultat d'analyse P81
Ensemble sanitaires et vestiaires
Tous niveaux Plafond Dalles de faux plafond 60x60 Résultat d'analyse P82
blanche
Tous niveaux Sol Linoléum be!ge + colle + Résultat d'analyse P83
ragréage
Tous niveaux Sol Dalles de sol 30X39 blanche + Résultat d'analyse P84
colle + ragréage
Tous niveaux Sol Revétement soup]e beige + Résultat d'analyse P85
colle + ragréage
3éme étage 20/5 Peinture + platre + enduit en . \
Orthoptiste Mur zone de lissage / bande Résultat d'analyse P86
Extérieur Mur Colle de faience 20x10 Résultat d'analyse P88
Facade blanche
Extérieur Mur Bardage ardoises Résultat d'analyse P89
Facade
% Menuiserie aluminium brut Joint d'étanchéité 1 Résultat d'analyse P91
% Menuiserie aluminium brut Joint d'étanchéité 2 Résultat d'analyse P92
% Menuiserie aluminium brut Joint de vitrage 1 Résultat d'analyse P93
% Menuiserie aluminium brut Joint de vitrage 2 Résultat d'analyse P94
Extérieur Murr Joint entre voile préfabriqué 1 Résultat d'analyse P95
Facade
Extérieur Murr Joint entre voile préfabriqué 2 Résultat d'analyse P96
Facade
—g_z_em_e étage 20/4 . Machine verte Garniture de frein Résultat d'analyse P97
Machinerie asc laboratoire
Asc Porte Enduit platre Résultat d'analyse P98
Asc Porte Enduit platre Résultat d'analyse P99
Asc Porte Enduit platre gris Résultat d'analyse P100
Caboine asc laboratoire Toit Plaque phonique Résultat d'analyse P102
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Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau

Peinture + enduit maigre 1

Résultat d'analyse P103

Rdc bas 20/0
Ensembles des locaux
Rdc haut 20/2
Ensembles des locaux

1er étage 20/3
Ensembles des locaux

2éme étage 20/4
Ensembles des locaux

3éme étage 20/5
Ensembles des locaux

Poteau

Peinture + enduit maigre 2

Résultat d'analyse P104

Extérieur
Toiture

Sol

Etanchéité bitumineuse noire

Résultat d'analyse P107

Extérieur
Toiture

Sol

Isolant + pare vapeur

Résultat d'analyse P108

Extérieur
Toiture

Sol

Pare vapeur bitumineux

Résultat d'analyse P109

Extérieur
Toiture

Sol

Remontée d'étanchéité type
PAXALU

Résultat d'analyse P110

Extérieur
Toiture

Sol

Etanchéité bitumineuse noire +
rouge

Résultat d'analyse P111

Extérieur
Toiture

Sol

Isolant + pare vapeur

Résultat d'analyse P112

Extérieur
Toiture

Sol

Pare vapeur bitumineux

Résultat d'analyse P113

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 1

Etanchéité bitumineuse noire

Résultat d'analyse P114

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 1

Isolant + pare vapeur

Résultat d'analyse P115

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 1

Pare vapeur bitumineux

Résultat d'analyse P116

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 1

Remontée d'étanchéité type
PAXALU

Résultat d'analyse P117

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 2

Etanchéité bitumineuse noire

Résultat d'analyse P118

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 2

Isolant + pare vapeur

Résultat d'analyse P119

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 2

Pare vapeur bitumineux

Résultat d'analyse P120

Extérieur
Toiture

Sol (protection lourde) 2

Remontée d'étanchéité type
PAXALU

Résultat d'analyse P121

Extérieur
Toiture

Sol (bac acier)

Etanchéité bitumineuse noire

Résultat d'analyse P122

Extérieur
Toiture

Sol (bac acier)

Isolant minéral

Résultat d'analyse P123

La localisation des préléevements sont a retrouver dans I'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification
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L ] Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

i d 23/11/2018
Quallconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L’identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans
un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant
de 'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents intervenants
dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut,
I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux
situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires.
D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. |l s’agit exceptionnellement d’épanchements
pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussierement important,
habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus
graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogéne, ses
usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de
conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus
tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en
particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire & partir du 1¢" juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1" juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr)
et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégeres dans des boitiers électriques, sur des
gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.
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Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout
risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laguelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L.
541-2 du code de I'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise
les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussieres.
lls sont ramassés au fur et @ mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres
dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le
volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du 1¢" janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...)
sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues
aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

—de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par '’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a 'adresse
suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le
site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité d’une filiére
d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheéterie pour y
déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante,
ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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S contenant de I'amiante N°: 512949
i ’ 23/11/2018
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Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
° Date du Localisation . . Avis |
. b . préléevemen Composant_de Partie du composant du P'resgnce CrO(IUIS Phgto Interprétatio
échantillon t la construction . d'amiante n n
prélévement n
Degt 1122
P1 17/08/2018 Sol Peinture grise (Ff_dc bas - Négatif / / /
ocaux
technique)
Groupe vide
Peinture + enduit platre médical-labo o
P2 17/08/2018 Mur roieté fin 1110 (Rdc bas Négatif / / /
proJ - Locaux
technique)
Groupe vide
. oA médical-labo
P3 17/08/2018 Mur Pe'”t“:g;g%d‘gfsp'a“e 1110 (Rdc bas |  Négatif / / /
proj P - Locaux
technique)
Groupe vide
. o A médical-labo
P4 17/08/2018 Plafond Peinture * endutplatre | 1110 (Rdcbas |  Négatif / / /
proJ - Locaux
technique)
Degt 1122
P5 17/08/2018 Porte Peinture (Rdc bas - Négatif / / /
meétallique Locaux
technique)
Neutralisation
. . acides labos
P6 17/08/2018 Mur Peinture + enduit 1111 (Rdc bas |  Positif / Photo /
ciment P6
- Locaux
technique)
Neutralisation
Peinture + enduit acides labos .
P7 17/08/2018 Plafond ciment 1111 (Rdc bas Positif / / /
- Locaux
technique)
Degt 1100
P8 17/08/2018 Mur Peinture + platre 1 (Ff_dc bas - Négatif / / /
ocaux
technique)
Hall 1114 (Rdc
P9 17/08/2018 Mur Peinture + platre 2 bas - Locaux Négatif / / /
technique)
Dalles de sol 30x30 (Dngé g;g?
P10 17/08/2018 Sol bleues + colle + Locaux Négatif / / /
ragreage technique)
Dalles de sol 30x30 ([)lfgct 1100
P11 17/08/2018 Sol beige + colle + Locaux Négatif / / /
ragreage technique)
Dalles de sol 30x30 (D;c?; 1190
P12 17/08/2018 Sol noires + colle + Locaux Négatif / / /
ragreage technique)
Dalles de sol 30x30 (Dngé g;(s)o
P13 17/08/2018 Sol verte + colle + Locaux Négatif / / /
ragreage technique)
Degt 1100
P14 17/08/2018 Sol Dalles de sol 30x30 (Rdc bas - Négatif / / /
grise + colle + ragréage Locaux
technique)
San public
P15 17/08/2018 Sol Colle de carrelage 5x5 | (Rdc bas - Négatif / / /
beige Vestiaires
centraux)
San public
Colle de plinthe faience (Rdc bas - C
P16 17/08/2018 Mur 10x10 beige Vestiaires Négatif / / /
centraux)
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Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

° Date du Localisation . . Avis /
N (ST Partie du composant du e | ek Ph?,to Interprétatio

L . réléevemen . N
échantilion | P la construction 1 d'amiante n°
t prélévement n

San public
(Rdc bas -
Vestiaires
centraux)

P17 17/08/2018 Mur Colle de faience 10x10 Négatif / / /

Batteries
onduleur 1104
P18 17/08/2018 Mur Peinture + platre (Rdc bas Négatif / / /

- Locaux
technique)

TGBT ACA

1103 (Rdc bas
P19 17/08/2018 Mur Peinture + platre - Négatif / / /
Locaux

technique)

Degt 1101

Peinture + enduit (Rdc bas - Positif / Photo
ciment 1 Locaux P20

technique)

P20 17/08/2018 Poteau

Degt 1101

Peinture + enduit (Rdc bas - Positif / Photo
ciment 2 Locaux P21

technique)

P21 17/08/2018 Poteau

Degt 1000
Linoléum vert + colle + (Rdc bas -

ragréage Vestiaires
centraux)

P22 17/08/2018 Sol Négatif / / /

Degt 1048
Linoléum gris + colle + (Rdc bas -

ragréage Vestiaires
centraux)

P25 17/08/2018 Sol Négatif / / /

Esc 764 (Rdc
bas - Locaux Négatif / / /
technique)

Linoléum beiget + colle

P26 17/08/2018 Sol ;
+ ragréage

Esc 764 (Rdc
bas - Locaux Négatif / / /
technique)

Colle de plinthe faience

P27 17/08/2018 Mur 20x10 beige

Esc 764 (Rdc
bas - Locaux Négatif / / /
technique)

Peinture + enduit platre

P28 17/08/2018 Mur ol
projeté épais

Degt 1100

Colle de plinthe PVC (Rdc bas -
noir Locaux

technique)

P29 17/08/2018 Mur Négatif / / /

Degt 1000
Peinture goutelette + (Rdc bas -

enduit maigre 1 Vestiaires
centraux)

P30 17/08/2018 Mur Négatif / / /

Degt 1000
Peinture goutelette + (Rdc bas -

enduit maigre 2 Vestiaires
centraux)

P31 17/08/2018 Mur Négatif / / /

Vide sanitaire
(Etage Négatif / / /
technique)

Calorifugeage tresse

P32 17/08/2018 Canalisation blanche + bourre jaune

Vide sanitaire
P34 17/08/2018 Plafond Flocage (Etage Négatif / / /
technique)

Vestiaires
hommes 449
(Rdc haut -
Radiologie)

P35 17/08/2018 Mur Peinture + platre 1 Négatif / / /

Chambre

claire 468
(Rdc haut -
Radiologie)

P36 17/08/2018 Mur Peinture + platre 2 Négatif / / /

Chambre

Peinture + enduit claire 468
maigre 1 (Rdc haut -

Radiologie)

P39 17/08/2018 Poteau Négatif / / /
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b contenant de I’'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
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Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
N° I’)a‘te Al Composant de . Locallsation Présence Croquis Photo AVIS’ / .
. . prélévemen . Partie du composant du s H ° Interprétatio
échantillon la construction - d'amiante n n
t prélévement n
Chambre
P40 17/08/2018 Poteau Peinture + enduit claire 468 Négatif / / /
maigre 2 (Rdc haut -
Radiologie)
Sas 560 (Rdc
P41 17/08/2018 Sol Dalles de sol 30x30 haut — Blocs Négatif / / /
grise + colle + ragréage opératoires)
Dalles de sol 30x30 Circulation 401
P42 17/08/2018 Sol bleues + colle + (Rdc haut - Négatif / / /
ragréage Radiologie)
Dalles de 501 30x30 | Llcz'r(c;('ja;'ﬁgut
P43 17/08/2018 Sol orange + colle + . Négatif / / /
. - Exploration
ragréage -
fonctionnelle)
Dalles de sol 30x30 Circ 495 (Rdc
P44 17/08/2018 Sol noires + colle + haut - Négatif / / /
ragréage Radiologie)
Circulation
Dalles de sol 30x30
P45 17/08/2018 Sol blanche + colle + 402 (Rdc haut | oo / / /
. - Exploration
ragréage -
fonctionnelle)
Dalles de sol 30x30 Attente 202
P46 17/08/2018 Sol beige + colle + (Rdc haut - Négatif / / /
ragréage Laboratoire)
Dalles de sol 30x30 Circulation
P47 17/08/2018 Sol marron + colle + 493 (Rdc haut Négatif / / /
ragréage - Laboratoire)
Vestiaires
Colle de carrelage 5x5 hommes 449 o
P48 17/08/2018 Sol beige (Rdc haut - Négatif / / /
Radiologie)
Vestiaires
Colle de plinthe faience hommes 449 s
P49 17/08/2018 Mur 20x10 beige (Rdc haut - Négatif / / /
Radiologie)
Vestiaires
P50 17/08/2018 Mur Colle de faience 10x10 | 1OMMeS 449 Négatif / / /
(Rdc haut -
Radiologie)
Linoléum beige + colle Bureau cadre
P51 17/08/2018 Sol . . 409 (Rdc haut Négatif / / /
ragréage ) : :
Radiologie)
Linoléum jaune + colle Circulation
P52 17/08/2018 Sol . Jau 401 (Rdc haut Négatif / / /
ragréage ) : :
Radiologie)
Linoléum bleu + colle + | , Cireulation
P53 17/08/2018 Sol . 401 (Rdc haut Négatif / / /
ragréage : :
- Radiologie)
Dalles de faux plafond Cireulation
P54 17/08/2018 Plafond 401 (Rdc haut Négatif / / /
60x60 blanche ) :
- Radiologie)
Colle de carrelage 5x5 Vest hommes
P55 17/08/2018 Sol bei 9 234 (Rdc haut Négatif / / /
eige .
- Laboratoire)
Colle de plinthe faience Mg
P56 17/08/2018 Mur p : 234 (Rdc haut Négatif / / /
20x10 beige .
- Laboratoire)
Vest hommes
P57 17/08/2018 Mur Colle de faience 10x10 234 (Rdc haut Négatif / / /
- Laboratoire)
Vest hommes
P58 17/08/2018 Mur Peinture + platre 1 234 (Rdc haut Négatif / / /
- Laboratoire)
Circulation
P59 17/08/2018 Mur Peinture + platre 2 493 (Rdc haut Négatif / / /
- Laboratoire)
Dalles de faux plafond Circulation
P60 17/08/2018 Plafond 493 (Rdc haut Négatif / / /
60x60 blanche .
- Laboratoire)
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S contenant de I'amiante N°: 512949
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QUG‘lkVIVC;O‘I“IJSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
N° I’)a‘te Al Composant de . Locallsation Présence Croquis Photo AVIS’I .
. . prélévemen . Partie du composant du s H ° Interprétatio
échantillon la construction ap d'amiante n n
t prélévement n
Peinture + enduit Circulation
P61 17/08/2018 Poteau maiare 1 223 (Rdc haut Négatif / / /
9 - Laboratoire)
Peinture + enduit Circulation
P62 17/08/2018 Poteau maiare 2 223 (Rdc haut Négatif / / /
9 - Laboratoire)
Linoléum beige + colle Bureau 256
P63 17/08/2018 Sol + ragréaqe (1er étage - Négatif / / /
greag Laboratoires)
Circ 1301 (1er
Dalles de sol 30x30 étage -
P64 17/08/2018 Sol bleues + colle + Consultation Négatif / / /
ragréage anesthésie
digestif)
Vest 1324 (1er
étage -
P65 17/08/2018 Sol Colle dega."e'age 55 | Consultation Négatif / / /
eige c
anesthésie
digestif)
Vest 1324 (1er
. . étage -
P66 17/08/2018 Mur Colle de plinthe faience | ¢ itation Négatif / / /
10x10 beige Y
anesthésie
digestif)
Vest 1324 (1er
étage -
P67 17/08/2018 Mur Colle de faience 10x10 Consultation Négatif / / /
anesthésie
digestif)
Secrétariat 2
1322 (1er
P68 17/08/2018 Sol Linoléum be!ge + colle étage - Négatif / / /
+ ragréage Consultation
anesthésie
digestif)
Circ 1333 (1er
L étage -
P69 17/08/2018 Sol Linoléum bleu +colle + | 1 ltation Négatif / / /
ragreage anesthésie
digestif)
Dalles de sol 30x30 (2;?12 g:“e )
P70 17/08/2018 Sol blanche + colle + ge Négatif / / /
. Ophtalmologie
ragréage
Dalles de sol 30x30 (Eglf;geegf
P71 17/08/2018 Sol bleues + colle + ge Négatif / / /
. Ophtalmologie
ragréage )
Ménage 1268
P72 17/08/2018 Sol Colle de carrelage 5x5 | (2éme étage - |\t / / /
beige Ophtalmologie
Ménage 1268
Colle de plinthe faience | (2éme étage - o
P73 17/08/2018 Mur 20x10 beige Ophtalmologie Négatif / / /
)
Ménage 1268
P74 17/08/2018 Mur Collede faience 10x10 | (2emeétage - |\ e / / /
Ophtalmologie
Nett matériel
Linoléum beige + colle 1260 (26me
P75 17/08/2018 Sol . . étage - Négatif / / /
ragréage .
Ophtalmologie
Nett matériel
Dalles de faux plafond 1260 (2eme o
P76 17/08/2018 Plafond 60x60 blanche étage - Négatif / / /
Ophtalmologi)
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S contenant de I'amiante N°: 512949
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Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
N° I’)a‘te Al Composant de . Locallsation Présence Croquis Photo AVIS’ / .
. . prélévemen . Partie du composant du s H ° Interprétatio
échantillon la construction ap d'amiante n n
t prélévement n
Dalles de sol 30x30 Circ 1161
P77 17/08/2018 Sol bleues + colle + (2eme étage - Négatif / / /
ragréage Urologie)
Dalles de sol 30x30 Circ 1161
P78 17/08/2018 Sol jaune + colle + (2éme étage - Négatif / / /
ragréage Urologie)
Colle de carrelage 5x5 Vest 1144
P79 17/08/2018 Sol bei (2éme étage - Négatif / / /
eige -
Urologie)
Colle de plinthe faience Vest 1144
P80 17/08/2018 Mur : (2éme étage — Négatif / / /
10x10 beige -
Urologie)
Vest 1144
P81 17/08/2018 Mur Colle de faience 10x10 (2eme étage - Négatif / / /
Urologie)
Dalles de faux plafond Vest 1144
P82 17/08/2018 Plafond (2eme étage - Négatif / / /
60x60 blanche :
Urologie)
Linoléum beige + colle Archives 1155
P83 17/08/2018 Sol . ; (2éme étage - Négatif / / /
ragréage -
Urologie)
Dalles de sol 30x30 Attente 501
P84 17/08/2018 Sol blanche + colle + (3eme étage - Négatif / / /
ragréage Orthoptiste )
A Orthoptiste
Revétement souple 503 (3eme
P85 17/08/2018 Sol beige + colle + étage - Négatif / / /
ragreage Orthoptiste)
Peinture + platre + Attente 501
P86 17/08/2018 Mur enduit en zone de (3éme étage - Négatif / / /
lissage / bande Orthoptiste)
Peinture + enduit Facade I Photo
P87 17/08/2018 Mur ciment (Extérieur) Positif / P87 /
P88 17/08/2018 Mur Colle de faience 20x10 Fagade Négatif / / /
blanche (Extérieur)
P89 17/08/2018 Mur Bardage ardoises Facade Négatif / / /
(Extérieur)
P90 17/08/2018 Caghe-coﬁre Plaque. plane fibre Faque Positif / Photo /
linteaux ciment (Extérieur) P90
P91 17/08/2018 Menuiserie Joint d'étanchéité 1 Facade Négatif / / /
aluminium brut (Extérieur)
P92 17/08/2018 Menuiserie Joint d'étanchéité 2 Facade Négatif / / /
aluminium brut (Extérieur)
P93 17/08/2018 Menuiserie Joint de vitrage 1 Facads Négatif / / /
aluminium brut (Extérieur)
P4 17/08/2018 Menuiserie Joint de vitrage 2 Fagade Négatif / / /
aluminium brut (Extérieur)
P95 17/08/2018 Murr Joint entre voile Facade Négatif / / /
préfabriqué 1 (Extérieur)
P96 17/08/2018 Murr Joint entre voile Facade Négatif / / /
préfabriqué 2 (Extérieur)
Machinerie
P97 17/08/2018 | Machine verte Garniture de frein (Asc - Négatif / / /
Chirurgie
(privé x2))
Porte palliere
P98 17/08/2018 Porte Enduit platre ohser Négatif / / /
irurgie
(privé x2))
Porte palliére
P99 17/08/2018 Porte Enduit platre Cﬁf‘sc N Négatif / / /
irurgie
(public x2))
Porte palliere
A . (Asc - Couloir o
P100 17/08/2018 Porte Enduit platre gris 763 ot 762 Négatif / / /
(x2))
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7 @ Rapport de repérage des matériaux et produits
S contenant de I'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
QUG‘lkVIVC;O‘I“IJSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
N° I’)a‘te e Composant de . tezEllesion Présence | Croquis | Photo AVIS’ / .
. . prélévemen . Partie du composant du s H ° Interprétatio
échantillon la construction - d'amiante n n
t prélévement n
Machinerie
P101 17/08/2018 Machine Ganiture de frein (Asc - Positif / Photo /
Laboratoire P101
(x1))
Cabine (Asc -
P102 17/08/2018 Toit Plaque phonique Chirurgie Négatif / / /
(public x2))
Poteau Peinture + enduit Circulation 763 s
P103 28/09/2018 maigre 1 (Rdc bas ) Négatif / / /
Poteau Peinture + enduit Circulation .
P104 28/09/2018 maigre 2 1000 (Rdc bas ) Négatif / / /
Poteau rond Peinture + enduit Circulation 342 " Photo
P105 28/09/2018 maigre 1 (Rdc haut) Positif / P106 /
Poteau rond Peinture + enduit Circulation 247 . Photo
P106 28/09/2018 maigre 2 (Rdc haut) Positif / P107 /
Sol Etanchéité bitumineuse | Toiture terrasse .
P107 28/09/2018 hoire 1 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Isolant + pare vapeur Toiture terrasse C
P108 28/09/2018 1 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Pare vapeur Toiture terrasse e
P109 28/09/2018 bitumineux 1 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Remontée d'étanchéité | Toiture terrasse .
P110 28/09/2018 type PAXALU 1 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Etanchéité bitumineuse | Toiture terrasse s
P111 28/09/2018 noire + rouge 2 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Isolant + pare vapeur Toiture terrasse e
P112 28/09/2018 2 (Extérieur) Négatif / / /
Sol Pare vapeur Toiture terrasse .
P113 28/09/2018 bitumineux 2 (Extérieur) Négatif / / /
Sol (protection Etanchéité bitumineuse | Toiture terrasse o
P114 28/09/2018 lourde) 1 hoire 3 (Extérieur) Négatif / / /
Sol (protection Isolant + pare vapeur Toiture terrasse e
P115 28/09/2018 lourde) 1 3 (Extérieur) Négatif / / /
Sol (protection Pare vapeur Toiture terrasse o
P116 28/09/2018 lourde) 1 bitumineux 3 (Extérieur) Négatif ! ! /
Sol (protection Remontée d'étanchéité | Toiture terrasse o
P117 28/09/2018 lourde) 1 type PAXALU 3 (Extérieur) Negatif / ! /
Sol (protection Etanchéité bitumineuse | Toiture terrasse .
P118 28/09/2018 lourde) 2 noire 4 (Extérieur) Négatif / / /
Sol (protection Isolant + pare vapeur Toiture terrasse o
P119 28/09/2018 lourde) 2 4 (Extérieur) Négatif / / /
Sol (protection Pare vapeur Toiture terrasse e
P120 28/09/2018 lourde) 2 bitumineux 4 (Extérieur) Négatif / ! /
Sol (protection Remontée d'étanchéité | Toiture terrasse .
P121 28/09/2018 lourde) 2 type PAXALU 4 (Extérieur) Négatif / ! /
Sol (bac acier) Etanchéité bitumineuse | Toiture terrasse o
P122 28/09/2018 hoire 5 (Extérieur) Négatif / / /
P123 28/09/2018 Sol (bac acier) Isolant minéral Tc;lt(uErittéerir;isr)se Négatif / / /
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o Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante N°: 512949

i > 23/11/2018
Qua!~!§QnSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de I’lamiante N°: 512949
1 4 23/11/2018
Qqul»!SB%QSUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Planche

N°1/6 NIVEAU : Sous sol

Prélevement négatif

Prélevement positif

\ ACCES DEPUIS CIRC.
Sondage
1101

'

Matériaux ou Produits Contenant
de ’Amiante

concutentreamen m—— e

Représentation graphique

Divers Représentation graphique
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de 'amiante N°: 512949
23/11/2018

Quqllconsu"t Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Planche

N°2/6 NIVEAU : Rdc bas

Prélévement négatif

Prélévement positif

P1/2/3/
P4/5 -
VESTIATAES CENTRAUN LOCAUX| TECNLQUE S -

Sondage [— |
B adc e ||
ENSEMBLE DE LA = ) - ~
PEINTURE + ENDUIT 7
Materi Broduite Contenant CIMENT EXTERIEUR j»_) —
ateriaux ou Produits Contenan 2 a B
de PAmiante RO T EE D CONTENANT DE - R—— i ¢
1 L T—
’ | e = - =
L’AMIANTE — " s (7 — (i
. Qeerve .-- vl—_—"l'ilr_r"-.: s U= _,.. _L{’:'—] ot " I D D D |
Conduit en fibre-ciment [ . [P104] | o LTV e ¢ aaie e s e [N S
ST H aF - L (e i 1) AT e P8/9/10/11
PLAQUES PLANES DE | ‘ Joc creanns {  omsn = P12/113/14
COFFRE DE VOLET il R j.'f_ 2 P26/27 i P29
= | - . P28

L'ENSEMBLE DES
FENETRE EN FIBRE-
CIMENT

Plaque plane en fibre-ciment - !
(sol) ROULANT DE x| LI Y |

MALFTAINTL
[ EEANT]

Poteau avec peinture + enduit D
ciment contenant de I'amiante

ciment (murs et plafond)
contenant de I'amiante
Ensemble du batiment avec
peinture + enduit ciment

extérieur contenant de 'amiante @
+ plaques planes de coffres de

volets roulants en amiante
ciment

Local avec peinture + enduit :

ATION 597

7 REHABILIT

Divers Représentation graphique
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. " 23/11/2018
QUC‘Jer!SB%L’:SUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Planche

N°3/6 NIVEAU : Etage I~
technique ) ’:J
| S— I__ ) ~ IV

.
[

» ® ®
= 4'D ‘_“J“ o o ) ° . o . o ' o . L] . L] . ]
a
Prélévement négatif L . “ - a - 4 - . ‘
-
] |
\ D 0 o @ o E a O 0 )
Prélévement positif
: ® - @ . ® : @ - @ ° @ - @ o f o | R
- d |
Sondage amiane! | ’_\‘ﬁ_ )
B AL
ENSEMBLE DE LA b T 5 T . e T . — E—
PEINTURE + ENDUIT — / L )
Matériaux ou Produits Contenant RepTd tati hi CIMENT EXTERIEUR / 4.
de ’Amiante epresentation graphique CONTENANT DE — 7 \
L’AMIANTE ; — _
- a ] o o 2 :; -. |
. " . ET BATLMENT 22 Sl '
Conduit en fibre-ciment I Laomer Tasheigms
PLAQUES PLANES DE m
Ensemble du batiment avec COFFRE DE VOLET R
peinture + enduit ciment ROULANT DE DIALYSE
extérieur contenant de I'amiante Q L’ENSEMBLE DES | b o 0o ] -
+ plaques planes de coffres de . 5
volets roulants en amiante FENETRE EN FIBRE-
ciment CIMENT Ii ‘
%ﬂ—_ b = 0 al S = -

B [ = - w - = - A
— —
I O [ ] 1] ] a - @
Divers Représentation graphique o
- w l
a a ) ]—r =]
o o ] |

CL1L 1D u

o il e e =
I . = 0 0 c 8 __ "

e ¢ Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. " 23/11/2018
Quq}m'ccﬂls'“'lt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Planche

N°a/1 =1

NIVEAU : Rdc haut

EXPLORATION FONCTIONNELLE LABORATOIRE

Prélévement négatif

Prélévement positif

d

Attention
amiante!

Sondage

(
I —
o

ENSEMBLE DE LA
PEINTURE + ENDUIT

CIMENT EXTERIEUR
Matériaux ou Produits Contenant Repré ) hi CONTENANT DE ~
de I’Amiante eprésentation graphique ,
L’AMIANTE n
BATIMENT 25
ET IRM
Conduit en fibre-ciment . .
PLAQUES PLANES DE
COFFRE DE VOLET
RADIOLOGIE BAT.
Peinture + enduit gris de poteau O ROULANT DE Gynécolog
rond contenant de I'amiante L’ENSEMBLE DES
FENETRE EN FIBRE- P91/93
Ensemble du batiment avec CIMENT -
peinture + enduit ciment
extérieur contenant de I'amiante @ .
+ plaques planes de coffres de P35/48 acuuanen

P49/50

volets roulants en amiante
ciment

Divers Représentation graphique

BLOCS
OPERATOIRES

Ej__' SLLE COPERATION 2

“s 2

N

Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

A 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. " 23/11/2018
QUC‘Jer!SB%L’:SUlt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Planche

N°5/1 NIVEAU ; 2éme J N

CRCULATEON
e anasT .

CONSULTATIONS STOMATO Bitiment 22

== 20 3amm | BUREAUX ANESTHESIETES LARDRATEIRES

eectine 2
F ]

LAWSOH ARAPATI

ey

.

Prélévement négatif

Prélevement positif I

Sondage

d

Attention
amiants!

\Z‘J—]’ L — 1 E |

athante . - = |
ENSEMBLE DE LA L B L] Bvism WVoR
Matériaux ou Broduits Contenant Représentation graphique PEINTURE + ENDUIT M mer | o e ¢ po—
de I’Amiante P graphiq Gt B
CIMENT EXTERIEUR P65/66 Y =5
ati P67 :
Ensemble du batiment avec CONTENANT DE oo e . !
peinture + enduit ciment ’AMIANTE |
extérieur contenant de I'amiante @ s G
+ plaques planes de coffres de ET [ — i N
volets roulants en amiante |°m'-‘-"3'-7- =
ciment PLAQUES PLANES DE »
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CIMENT

Divers Représentation graphique ]

—
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
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Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD
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o Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 512949

. . 23/11/2018
Qual;gonsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

ANNEXE 3 - PHOTOS
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
23/11/2018

Quahconsu“: Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

PRELEVEMENT : P6

Neutralisation acides

Piéce ou Local labos 1111 (Rdc bas -
Locaux technique)

Mur

Peinture + enduit ciment

Oui

PRELEVEMENT : P7

Neutralisation acides

Piéce ou Local labos 1111 (Rdc bas -
Locaux technique)

Plafond
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quqmlig%QSUIt Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

PRELEVEMENT : P2
Piece ou Local Degt 1101 (RFic bas -
Locaux technique)
omposant de la
constructio
Peinture + enduit ciment
composant

Présence O Ui

d’amiante

Piéce o cal Degt 1101 (RdC bas -
Locaux technique)
Composant de la
Poteau
construction
composant
Présence 0 Ui
d’amiante
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Quallconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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QUGIMIJEZBQUQSUIIZ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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h 4 contenant de I'amiante N°: 512949

. . 23/11/2018
Quallconsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

IMMOBILIER

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

T e e | [T '

Composant de la N =
Plaques planes en fibre-
composant ciment
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;Ml:OcB%qult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Parc Edonia - Bit. R - Rue de la Terre Adélie - C5 n® 66862 cm N ‘ﬁ'ru‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accriditation nf 1-5967

Tel : 02.99.35.41.41

Fax: 02.99.35.41.42

. Liste des sites et portdes
wiwewitgalr

disponibles sur www.cofracfr ESSAILS

Lscerbditation du COFRAC sttevie do ls compéterce des Isbaratoine powr bex seuls oussh couverts par Fscembditation qui woet identifids par lo symbole ; 3

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-87422 EN DATE DU 23/08/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMEMNTI(S) DE MATERIAU(X)
Ce rappert ne concerne que les échandilons soumis 4 |onalyse.

ent QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES Réf. Commands ITGA ITOF18-87422
ébis, rue Alessandro Volta
R, Commande Client S1394%/F1
BF 708

44481 CARQUEFOU

Pridévement(s] : Rexu au biboratoire le © 21/08/2018

Préparation(s) : Effectues de fagon a étre représentative de 'échantillon
= Pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermigue ou
mécanigue
- Pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : brovage mécanigue,
récupération de poussiéres sur grille de microscope électronigue méthode interne IT 085 ou IT 284)

Technigue Analytique(s) : - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronigue i Transmission Analytique [parties pertinentes de La norme NF X 43-050)
Reésultat(s] :
. ; . . Nb de Date
Fract lysée 4 ami
raction analysée Technigue analytique préparations | d'analyse Résultat / Type d'amiante

Wi dossler client 512949 - Amlante avant travaux - PTM Rt dchantillon ITGA : ITO71808-33320
= 20 Benslevard Général Maurce Guillaudet -
Bitiment B20 - 56000 VANNES

R chantillon chent - POOO1 - Peinture grise - Degt 1122 (Rde bas - Deseription ITGA : s wine | Matériau gris /
Locaux techmnique) / Sol Pelriture

Matériau compact gris hétérogéne + Hon analysé
matériau gris non séparable
* Painture META 1 22/06/2018 | Amiante nondétecté / -

Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaix - PTM Rt Echantillon ITGA : ITO71808-33321
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES

Réf éichantillon chent - POO02 - Peintune + enduit plitre projeté fin - Drescription ITGA Enduit plitrews blanc en wrsc
Groupe vide médical-labo 1110 [Rdc bas -
Locaux technigue) / Mur

* Encluit piitreu blane en vrac | mETA | 1 | 22/08/2018 | Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de o8 rappon n'est sulonisds que sous sa forme inbégrale ; oe rapport ne doil pas e reproduit partiellement sans Fapprobation du
labsora toine.

Sauf demande particuliére et &orite du dient. kes échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
Qualiconsult A . . 23/11/2018
IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nbde Date Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse h . :
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : IT0716808-33322
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rl échantillon chent - POO0F - Peinbune + enduit plitre propel Saais - Deseriplion ITGA : Enduit plitreus blanc en wrac
Growspe vide médical-labo 1110 [Rdc bas -
Locaux technigue] / Mur
* Enduit plitreux blanc en vrac | META 1 22/08/2018 | Amiante non détects / -
Rl dossier client - 512949 - Amiante nant travaux - PTM Rt échantillon ITGA : ITO71808-3332%
- 20 Boulevard Géndral Maurce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
R dchantillon chent P - Peintune + enduit pEitre projeté fin - Description ITGA ; Enduit plitreis blanc en viac
Growpe vide médical-labo 1110 [Rdc bas -
Locaux technigue) / Mafond
¥ Enduit plitreux blanc en vrac |_ META 1 21082018 | Amisnie non détectd / -
R dosster client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Ritt dchantillon ITGA : ITO71808-33324
= 20 Boulevand Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
Rl éichantillon chent - POOOS - Peinture - Degt 1122 (Rdc bas - Locaux Description ITGA : Peintures multiples en vrac
technigue) / Porte métalique
¥ Peintures multiples en vrac META 1 22/0BF2018 | Amiante non détectd /
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33325
- 20 Boulevand Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rédt déchantilion chent PO00S - Pedntune + endult ciment - Description ITGA : Endluit compact gris | Peinture
Meutralisation ackles bbos 1111 [Rdc bas -
Locaux technbgue) / Mur
¥ Encluit compact gris + peinture | META 1 22/08/2018 Prisence de fibres damiante / Chrysatile
Rid dossier client : 512947 - Amiante svant travaux - PTM Rt échantillon ITGA : ITOT1808-33326
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES
Réf échantillon chent = POOOT - Peinkune + enduit ciment - Description ITGA ; Enduit gris en vrac [ Painture
Meutralisation acides bos 1111 [Roc bas -
Locaux technigue) / Plafond
¥ Encluit gris en wrac + pelnture |_ META 1 21/0872018 | Prizence de fibres damiante [ Chrysatile
Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-33327
- 20 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
il iechantillon chent - POO0E - Peintune + plitre 1 - Degt 1100 (Rdc Description ITGA Mabirisu beige an vrac / Peinture / Toile fibrewse
|bas - Locaux technique] / Mur blanche
¥ Matériau beige en vrac + peinture META 2 ZHOBF2018 | Amiante non ditecté / -
non séparable + toile fibreuse
blanche non séparable
i dossier client : 512947 - Amiante svant travaux - FTM Fubd dchantillon ITGA : ITOT1808-33328
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANMNES
Re&f échantillon chent = POOCY - Peinture + plitre 2 - Hall 1114 (Rdc bas Description ITGA ; Matériau beige en vrac / Peinture [ Toile fibreuse:
- Locaux technigue] / Mur banche
* Matériau beige envrac + peinture META 1 22/06/2018 | Amiante non détecté [/ -
non séparable + toile fibreuse
blanche non séparable
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Qu%l»!ocﬁgsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue analytique orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO716808-3332%

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Rt iechantillon chemt - POOLD - Dales de sol 30x30 bleues + colle + Deseriplion ITGA Revétement souple bbeu / Colle polymire jaune /
ragréage - Degt 1100 (Rdc bas - Locaux Ragriage gris
technigual / Sal
* Revétemnent souple bleu + colle META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté [/ -
polymére jaune non séparable +
ragréage gris
Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-33330

« 20 Boulevard Géndral Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 WANNES

Wil iechantillon chent - PO011 - Dabes de sol 30x30 beige + colle » Description ITGA Revitement souple beige / Colle polymdéne jaune svec
ragréage - Degt 1100 (Rde bas - Locaux poussitres / Revitement cassant beige
‘techmiquel / Sal
* Revétement souple beige + colle META 1 210872018 | Amiante non détectd / -

polymére jaune avec poussibres +
revétement casiant beige

R dossier client : 512947 - Amiante mvant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITO71808-33331
- 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Bitimant B20 - 54000 WVANNES

R échantillon chent - POO12 - Dalles de sol 30x30 noires + colle + Description ITGA ; R tement souple noir / Colle polymese jsune /
ragréage - Degt 1100 (Rde bas - Locaux Ragréage jgris en ke quantité
technigque) / 5ol
F Revétement souple nodr + colle META 1 22082018 | Amdante non détectd / -

polymére jaune + ragréage gris en
faible quantité non séparable

R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM Rt échantillon ITGA : ITO71808-23332
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES

Rédf échantillon chent - POOLD - Dalles de sol J0x30 verte + colle + Description ITGA : Revétement scuple vert / Colle polymeére jaune en
ragréage - Degt 1100 (Rdc bas - Locaux faible quantité
technique} / Sal
* Revétement souple vert + colle META 1 22/06/2018 | Amiante nondétecté [ -
polymére jaune en faible quantité
non séparable
Rt dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Rt échantillon ITGA ITO71808-33333

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WVANNES

Rédf échantilion clent P01 - Dabes de sol 30x30 grise + cobe + Description ITGA : Revétement souple gris / Colle polymére jaune /
ragréage - Degt 1100 (Rdc bas - Locaux Ragréage gris en vrac
technique} / Sal
* Reviternent souple gris + colle META 1 2/0B/2048 | Amiante non détecte [ -
polymére jaune non séparable +

ragréage gris en vrac

La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous £a forme intégrale ; ce rapport ne dail pas étre reproduit partieliement sans Fapprobation du
labsoratoine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Qu%l»!ocﬁgsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue analytique orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33334

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Rt iechantillon chemt - POOAS - Colle de chmelage 55 Daige - San Deseriplion ITGA Colle grise / Couche plitreuse blanche en faible
jpublic (Rdc bas - Viestiaines centran) / Sol quantité / Joint cassant gris / Peinture J/ Carrelage
* Colle grise META 1 21/06/2018 | Amiante nondétecté / -
Couche plitreuse blanche en faible Mon analysé

quantité non séparable + joint
cassant gris + peinture non séparable

+ carrelage
R dossier client : 512947 - Amiante mvant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITO71808-33335
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
e échantillon chent - P04 - Colle de plinthe falence 10w10 beige - Drescription ITGA ; Colle beige / Couche plitreuse blanche [ hoint cassant
San public [Rdc bas - Vestiaires centraw) / Bur gris en faible quantité / Carrelage
F Colle belge META 1 2X/0B/2018 | Amiante non détecté / -
Couche platreuse blanche + joint Hon analysé
cassant gris en faible guantité +
camelage
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33336
= 30 Boulevard Géndral Mawrce Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES
R échantillon clhent POOLT - Colle de fabence 10w10 - San public (Rdc Description ITGA : Colle beige / Couche plitreuss blanche svec
lbas - Vestiaires centrawd) / Mur poussibres / Carmelage
¥ Colle beige META 1 22082018 | Amdsnite non détecté / -
Couche plitreuse blanche avec Hon analysé
poussiéres + carelage
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33337
= 20 Boulevand Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
i échantillon chent FE - Peinkure + plitre - Batterles onduleur Drescription ITGA : Mstéria beige en wac / Peintune
1104 (Rede bas - Locaus technigue) / Mur
» Matériau beige en vrac + peinture META 1 22/0B2018 | Amiante non ditectd /
non séparable
R dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillan ITGA : ITO71208-33338

- 0 Boulevard Géndral Maurce Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES

el échantillon chent - POOM® - Peinture + plitre - TGBT ACA 1103 Drescripion ITGA Matiriau belge en wac | Peintune
(Rdic bas - Locau technigue) / Mur

F Matériau beige envrac + peinture META 1 ZH0BS2018 | Amasnte non détecte / -
non séparable
Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - FTM Rt dchantillon ITGA ; 1T071808-3333%
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WVANNES
Rt échantillon chent = POOZ0 - Peintune + erduit ciment 1 - Degt 1101 Deescription ITGA : Enduit griz en vrac hétérogine / Peinture
(R bas - Locaus technique) / Pobeau
* Enduit gris en vrac hétérogéne + META 3 23/08/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
peinture

La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous £a forme intégrale ; ce rapport ne dail pas étre reproduit partieliement sans Fapprobation du
labsoratoine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO7 180833340

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

i échantillon chent = POO2Y - Peintisie + enduit ciment 2 - Degt 1101 Dreseriplion ITGA : Enduit compact gris hétérogéne / Peinture
(Rdc bas - Locau technique] / Pobeau
* Enduit compact gris hétérogéne + META 3 23/0B/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysatile
peinture
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33341
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Réf échantillon chent : POGR4 - Linoléum vert + colle + ragréage - Degt Description ITGA ; Revétement scuple vert en faible quantité / Colle
1000 (Rde bas - Vestisines centraux] / Sol polymiére surse / Ragréage rose en vrac / Sous couche:
e ragréage beige
* Revétement souple vert en faible META i 23/08/2018 | Amiante non détectd / -

quantité + colle polymeére jaune non
séparable + ragréage rose en vrac +
sous couche de ragréage beige

Rif dossier client 512945 - Amiante avant travaux - FTM R dchantillon ITGA : ITO71808-33342
- 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES

Red échantillon clent - POGRS - Linckéum gris # colle + ragréage - Degt Description ITGA : Mtrian souphe noir [ Colle palymibee e
1048 (R bas - Vs tisines centrau) J Sl Ragr dage rose &) Wal
* Matériau souple noir + colle META 2 22/08/2018 | Amiante non détectd / -
polymére jaune non séparable +
FARTEage rOSe &n vrac
il dossier client - 512947 - Amiante iant rivas - PTM Rt Echantillon ITGA : ITO71808-33343

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WVANNES

Ré échantillon chent - P24 - Linokéum beiget + colle + ragréage - Description ITGA:  Revétement souple gris / Colle polymére jaune /
Esc 744 [Rok bas - Locaus technique] / Sol Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage grive
en Taible quantité hitérogine
¥ Revétemnent souple gris + colle META 1 F208/2018 | Amdante nom détectd / -
polymeére jaune non séparable +

ragréage gris en vrad + sous couche
de ragréage grise en faible quantité
hétérogéne non séparable

Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riif dchantillon ITGA : ITO7 1808-33344
» 20 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES

il iechantillon chent - POOZT - Colle de plinthe fafence 2010 baige - Description ITGA Colle beige / Couche plitreuse banche / Peinture /
Esc 764 (R bas - Locaue techrigque) / Mur Matériay gris en faible quantité en wac / Carelage
¥ Colle beige META 1 220872018 | Amdante non détectd / -
Couche platreuse blanche + peinture Non analysé

+ matériau gris en falble quantibé en
wrac non séparable + carrelage

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.

Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Qu%l»!ocﬁgsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue analytique orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33345

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

R éschantillon chent - POOZE - Peintune + enduit plitre propebé éaats - Deseription ITGA : Enduit beige &n wac / Peintune
Esc 744 [Roc bas - Locaux techniqual / Mur
* Enduit beige en wac + peinture non META 1 Z2/0B/2018 | Amiante non détecté / -
siparable
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM R échantillon ITGA : ITOT1808-33346
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Réf échantillon chent = POO2Y - Colle de plinthe PYC noir - Degt 1100 Description ITGA : Colle polymiére jaune / Peinture / Papier / Matériau
(Rdc bas - Locaus technigue) £ Mur grig
¥ Colle polymére jaune META 1 T2082018 | Amiante non détecté [/ -
Peinture non séparable + papier + Kon analysé

matériau gris non séparable

R dossier client = 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : 1TO71806-33347
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES

R dichantillon clent POO3D - Peintune goutelette + enduit maigne 1 - Description ITGA : Enduit beige en wac [ Peinture
Dt 1000 [Rdc bas - Vestiaires centraw] / Mur
k Encluit beige en wac + peinfure non META i 22/0B/2018 | Amiants non détecté / -
séparable
Rif dossier client 512947 - Amiante avant travaux - FTM R dchantillon ITGA ; ITO71808-33348
» 0 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Réf échantillon chent = POO3Y - Peinture goutelette + enduit maigre 2 - Description ITGA ; Enduit beige on wat / Peinture
Degt 1000 (Rde bas - Vestisires centrawd) £ Mur
* Enduit beige en wac + peinture non META | 1 FL/0BF2018 | Amiante non détectd / -
séparable
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - FTM Reéf échantillon ITGA ; ITO71808-3334%
- 20 Boulevand Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rt échantilion clent PO032 - Calorifugeage tresse blanche + bourre Description ITGA : Matérizu fibreux jaune avec poussiéres. / Toile blanche:
bauree - Vide sardtalre (Etage technigue) / enduite
Canalization
¥ Matériau fibreux jaune avec META 1 Z1/08/2018 | Amiante nondétecté / -
poussitres + tolle blanche enduite
R dosser client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Ritt dchantillon ITGA : ITO71808-33350
- 30 Boulevard Géndral Maurce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rl éichantillon chent - PO033 - Macoplatre brut + enduil &n zone de Description ITGA Enduit plitreux blanc en wrac / Carton
lissage / bande - Plénum nord (Etage technigue]
£ Mur
¥ Enduit plitreux blanc en vrac + META | 2 F208/2018 | Amiante non détectd /
carton non séparable

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.

Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33351
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
R éschantillon chent - PO034 - Flotags - Vide sanitsire (Etage Deseription ITGA : Matérisu cotonneux blanc avec poussidnes
techniqual / Platond
¥ Matériau cotonneux blanc avec MOLP  Confirmé au MET 3 21/06/2018 | Amiante nondétecté / -
poussres
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33352
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
R échantillon chent - POO35 - Peinture + plitre 1 - Vestisires hommes Drescription ITGA ; Patérisu beige an vrac / Peinfunes muliiples
A4% {Reic haut - Radiclogie) / Mur
¥ Matériau beige envrac + peintures META 1 T2082018 | Amiante non détecté [/ -
multiples non séparable
e dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA : ITO71808-33353
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rt déchantillon chent PO034 - Peintune + plitre 2 - Chambre claine Description ITGA : Matiriau plitreus blanc en falble quantité en wac /
448 (Roc haut - Radiologie) / Mur Matiriau belge en vrac / Peintume
* Matériau platreux blanc en faible META 1 22/0B/2018 | Amiante non détectd /
quantité en vrac non séparable +
matériau belge en vrac + pelnture
non séparable
e dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33354
= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
e échantillon chent - POO3F - Peinture + enduit maigre 1 - Chambre Drescription ITGA : Enduit belge en faible quantité en vrac / Peinture /
clalre 448 (Rdc haut - Radiclogle) / Poteau Tolle fibreuse blanche en wac
¥ Enduit beige en faible guantité en META i F2/OB2018 | Amidante non détectd /
wvrac non séparable + peinture non
séparable + tolle fibreuse blanche en
wrac non séparable
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33355
= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20- 56000 VANNES
e échantillon chent - PONI0 - Peintuane + enduit maigre 2 - Chambre Description ITGA : Endult gris en falble quantitd / Enduit belge en vrac /
claire 448 (Rde haut - Radiologie) / Poteau Peinture / Tole fibreuse blanche
* Enduit gris en faible quantité non META i 22/0BF2018 | Amiante non détechd /
séparable + enduit beige en vrac non
séparable + peinture non séparable +
tolle fibreuse blanche non séparable
R dossher client 512945 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillon ITGA : ITO71808-33356
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rédf échantillon chent - PO - Dalles de sol 30830 grise + cole + Description ITGA : Revitement cassant gris / Cole polymdee jaune
ragréage - Sas 560 [Rde haut - Bloes opéraboires) Ragréage gris n vrac
150l
* Revéternent cassant gris + colle META 2 220872018 | Amiante non ditectd /
polymdére jaune non séparable +
ragréage gris en vrac

La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous £a forme intégrale ; ce rapport ne dail pas étre reproduit partieliement sans Fapprobation du
labsoratoine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nbde Date Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse h . :
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33357
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rl échantillon chent - POOA2 - Dales de sol 30%30 bleues + colle + Deseriplion ITGA : Reviitement souple bheu / Colle polymaére jaune |
ragnriage - Circulation 40 (Rdc haut - Ragriage gris
Radictogie) / Sal
* Revétemnent souple bleu + colle META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune non séparable +
ragréage gris
Rt dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-33358
» 30 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Wil iechantillon chent - POCA3 - Dabes de sol 30x30 orange » colle + Description ITGA Revitement souple orange / Colle polymére jaune /
ragréage - Circulation 342 (Rdc haut - Ragréage gris
Exploration fanctionnelle) £ Sol
* Revétement souple orange + colle META 1 ZLOBEF2018 | Amianie non détechd / -
polymére jaune non séparable +
ragréage gris
R dossier client : 512947 - Amiante mvant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITO71808-3335¢
- 0 Boulevard Géndral Mawice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Reéf échantillon chent - POO - Dialles de sol 30u30 noines + colle + Description ITGA ; Revétement souple noir / Colle polyméne jsune /
ragréage - Circ 495 [Rde haut - Radiclogie) / Sol Ragréage gris #n vrac
F Revétement souple nodr + colle META 1 22082018 | Amdante non détectd / -
polymére jaune non séparable +
ragréage gris en vrac
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM Rt échantillon ITGA : ITO71808-23350
- 20 Boulevand Général Mairce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rédf échantillon clent PO045 - Dales de sol 30x30 blanche # colle + Description ITGA : Revétement cassant blanc / Colle polymére jaune /
ragriéage - Circulation 402 (Rdc haut - Ragréage rose
Exploration fanctionnelle) / Sol
* Revétement cassant blanc + colle META 1 21062018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune non séparable «
ragréage rose
R dossier client = 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA ITO71808-33341
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Wit déchantillon chent PO - Dabes de sol 30x30 belge + colle + Description ITGA : Revdtement cassant belge / Colle pokymére jaune /
ragnéage - Altente 202 [Rdc haut - Laboraboire] £ Peinture
Sol
* Reviéternent cassant beige + colle META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune + pelnbure
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nb de Crate Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse ’
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO7 180833342
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rt iechantillon chemt - POCAT - Dales de sol 30x30 marman + colle + Deseriplion ITGA Revétement cassant beige / Colle polymdre jaune en
ragriage - Circulation 453 (Rdc haut - faible quantitd
Laboratoire) / Sol
* Revétement cassant beige + colle META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune en faibile quantité
non séparable
Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-333463
» 20 Boulevard Gindral Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
Wil iechantillon chent - P00 - Colle de camelage Sx5 beige - Description ITGA Colle grise avec poussiéres / Camelage / Peinture en
Vestisires hommes 449 (Rde haut - Radiologie) / Faible quantité
Sl
¥ Colle grise avec poussitres META 1 ZLOBF2018 | Amiante non diétecté / -
Carrelage + printure en faible Hon analysé
quantité non séparable
R dosser client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Ritt dchantillon ITGA : ITO71808-33344
- 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 546000 VANNES
Rl éichantillon chent - PO0Y - Colle de plinthe faience 2010 beige - Description ITGA : Colle beige / Couche plitreuss blanche [ Carrelags /
Vestisires hommes 449 [Rdc haut - Radiclogie) / Peintures multiples.
Mur
¥ Colle beige META 1 22/0B/2018 | Amiante non ditectd /
Couche plitreuse blanche + Kon analysé
carrelage + peintures multiples
Réd dissier client = 512947 - Amiante Svant traveus - PTM Rif dchantillon ITGA : ITO71808-33345
- 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
R échantillon chent - POOS0 - Colle de fabence 1010 - Vestiaires Description ITGA ; Colle beige [ Penture miltipkes | Jownt cassant blan:
hommes 449 [Rdc haut - Radiclogie) / Mur en Taible quantité / Carelage
F Colle belge META 1 22082018 | Amiante non détecté / -
Peintures multiples + joint cassant Hon analysd
blanc en faible quantité non
séparable + canrelage
R dossher client 512945 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillon ITGA : ITOT1808-33346
= 20 Benslevard Général Maurce Guillaudet -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Rl échantillon chent - PO051 - Linckéum beige + colle # ragréage - Description ITGA Revétement scuple gris en faible quantité / Colle
Buresy cadre 409 (Rde haut - Radislagie) / Sal palymire jaure ¢ Ragréage gris &0 vrac
* Revétement souple gris en faible META 1 22082018 | Amiante non détects / -
quantité # colle polymére jaune non
séparable + ragréage gris en vrac
La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;Ml:OcB%qult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87422 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fraction analysée ¥
yse Technigue analytique orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO71808-33347

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Rt iechantillon chemt - POOS2 - Linakéum jaiine + colls & ragraage - Deseriplion ITGA Colle polymére jaune avec couche en mousse /
Circulation 401 (Rdc haut - Radiclogis) [ 5ol Ragriage gris on falble quantité
* Colle palymiére jaune avec couche en META 1 Z2/0B/2018 | Amiante non détecté / -
mousse + ragréage gris en faible
guantité non séparable

Réf dossier client 512947 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-33358
- 20 Boulevard Géndral Mawrice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES

R chantillon chent - POO53 - Linckéum bleu + cobe + ragréage - Description ITGA Revdtement soupbe bleu / Colle polymdne jaune /
Circulation 401 (Rdc haut - Radiologie) / Sol Ragréage gris
¥ Revétement souple bleu + colle META 1 F2/0BF2018 | Amdante non détectd / -
polymeére jaune non séparable +
ragréage gris
il dossier client - S1294F - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITO71808-3334%

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Réf éichantillon chent - POO54 - Dales de faux plafond &0080 blanche - Description ITGA Polateeria fibreux beige / Peinture blanche
Circulation 401 (Rdc haut - Radiologie) / Plafond
* Matériau fibreux beige + pelnture META ‘ 1 22/06/2018 | Amiante non détecté [/ -
blanche non séparable

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;Ml:OcB%qult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

Parc Edonia - Bit. R - Rue de la Terre Adélie - C5 n® 66862 S R 'o'rn‘
35768 SANT-GREGOIRE CEDEX Accriditation n° 1-5967

Tel : 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42

) Liste des sites ot portdes
wnnLitgair

disponibles sur www.cofracfr ESSAILS

Vsserbditation du COFRAC sfteite dy b compéterse des labarataine pror ket irul ousai couvirts par [aceriiatian qui wont identifii par o symiboks ; b

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport e concerme que les échantilans soumis d | onalyse

[a ) QUALICONSULT IMMOEBILIER - NANTES Rét. Commande [TGA ITOF1B-67423
, P Al W
;‘:ﬁ}(;‘; ST R, Commande Client S1394%/F1

44481 CARGUEFCA

Priddévement(s] : Recu au laboratoire le : 21/08/2018

Préparation(s) : Effectude de fagon 3 étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) ; pas de traitement thermigue ou
mécanigue
- Pour une analyse au Microscope Electrondgque & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique,
récupération de poussibres sur grille de microscope éectronique [méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technigue Analytiguels) : - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (méthode gulde HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronigue i Transmission Analytique [parties pertinentes de La norme NF X 43-050)
Résultat(s) :
. : . N Nbde Diate
Fraction analysée Technigue analytique . ; : 'ami
s il ytig préparations | d'analyse Résultat / Type d'amiante
R dosser client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Ritt dchantillon ITGA : ITO71808-334456
- 30 Boulevard Géndral Maurce Guillaudot -
Bitiment B20 - 546000 VANNES
Rl échantillon chent - POO55 - Colle de camelage Sx5 beige - Vest Description ITGA Colle grise hittérogéne / Peinture / Canmelage
hommes 234 (Rdc haut - Laborataire) / Sol
* Colle grise hébérogéne + peinture META 1 ZOBF2018 | Amiante non détecté / -
non séparable
Carrelage Mon analysé
R dossier client : 512947 - Amiante svant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITQ71808-33447
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Reéf échantillon chent - P0054 - Colle de plinthe falence 2010 beige - Description ITGA ; Colle beige en vrad / Matériau gris / Penture
est hommes 234 (Rde haut - Laboratoire) / Mur
F Colle bedge en vrac META 1 22/06/2018 | Amiante nondétecté / -
Matériau gris + peinfure non Hon analysé
stparable

Validé par : Florent LE MASSORN - Analyste

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO71808-33448

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

R éschantillon chent - POOSY - Colle de Taence 10%10 - Vest homimes Deseription ITGA : Colle beige / Couche plitreuss blanche / Carrelags
234 (Rdc haut - Laboratoire) / Mur
* Colle beige META 1 Z2/0B/2018 | Amiante non détecté / -
Couche plitreuse blanche non Mon analysé
séparable + carrelage
R dosser client - 512949 - Amiante avant travaux - FTM Reéf échantillon ITGA ; ITO71808-3344%

= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES

Réd échantillon chent - P58 - Peinture + plitre 1 - Vst hommes 234 Description ITGA : Matériau platreus belge en vrac / Tolle fibreuse
(Refe haust - Labsaratoire] £ Mur blanche en falble quantité ¢ Pelrture
* Matériau plitreux beige en vrac + META i Z2/0B2018 | Amiante non détectd /

toile fibreuse blanche en faible
quantité non séparable + peinture

non séparable
i dossler client 512945 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillon ITGA : ITO71808-33450
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rédf échantillon chent = POOSY - Peinture + plitre 2 - Circulation 493 Description ITGA : Matéiau plitreus bland en wac / Tolle fibreuse
(Rdc haut - Laborabodre] £ Mur blanche en falble quantité / Peinture
* Matériau plitreus Banc envrac + META i 22/0BF2018 | Amiante non détectd /
toile fibreuse blanche en faible
quantité non séparable + peinture
non séparable
R dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillan ITGA : ITO71808-33451
- 20 Boulevard Géndral Maurce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rl échantillon chent - POOGD - Dales de faux plafiond 4060 blanche - Description ITGA - Matérian fibreux beige / Peinture blanche
Ciroulation 493 (Rdc hautt - Labocatoine) /
Plafond
* Matériau fibreux beige + peinture META 1 22/0B/2018 | Amiante non détectd /
blanche non séparable
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33452
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rt échantillon clhent PO - Painkune + enduit maigre 1 - Circulation Description ITGA Enduit plitreus Blanc en vt | Peintures multiples
223 (Rdc haut - Laboratoing) / Poteau
* Encluit plitreux blane en vrac + 22/0B/2018 | Amiante non détecté [/ -

META | 1

peintures multiples non séparable

Rt dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riif dchantillon ITGA : ITO7 1808-33453
» 30 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES

Réf éichantillon chent - POOE2 - Peintune + enduit maigre 2 - Circulation Description ITGA ; Enduit plitrews blanc en wrac / Toile fibreuse blanche
223 (Rube haut - Laboratoire] / Potesu en Taible quantité / Peintures multipkes
¥ Encluit plitreux blanc en vrac + tolle META 1 220872018 | Amdante non détectd / -

fibreuse blanche en faible guantité
non séparable + peintures multiples
nan séparable

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante

Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO7 180833454

- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -

Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rt iechantillon chemt - POOST - Linckéum beige + colle + pagriage - Deseriplion ITGA Colle polymére jsune avec couche en mousse |

Burean 255 (1o ftage - Laboratoines) / Sol Ragriage gris / Scus couche de ragnéage blanche en

faible quantité
¥ Colle polymére jaune avec couche en META 1 22/08/2018 | Amiante non détecti / -

mousse non séparable + ragréage gris
+ sous couche de ragréage blanche
en faible quantité non séparable

Ref dossier client = 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : ITO71808-33455
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Batiment B20- 56000 VANNES

R dichantillon clhent POOEA - Dabes de sol 30w30 bleues + colle + Description ITGA : Rviitement cassant bleu / Colle polymdre jaune /
ragréage - Circ 1301 (ler étage - Consultation Ragréage gris / Matériau gris en faible quantité
anasthisie digestif] / Sol

¥ Revétement cassant bleu + colle META 1 22/08/2018 | Amiante nondétecté / -
polymére jaune non séparable +

ragréage gris + matériau gris en faible
quantité hétérogine non séparable

Rl dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : ITO71808-33456
- 20 Boulevard Général Mauwrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Réf dchantillon clent POOSS - Colle de camelage 5x5 beige - Vest Description ITGA : Colle grise an vrac / Matériau rouge en faible quantind
1324 (ler dtage - Consultation anesthisie envrac [ Carrelage
digestif) / Sol
* Colle grise en vrac META 1 21/0B/2018 | Amisnte non détecté / -
Matériau rouge en faible quantité en Hon analysé

vrac non séparable + cammelage

Reéf dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33457
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Ré échantillon clent Pt - Crolbe det plinthe faience 10010 belge - Description ITGA : Colle beige en vrac / Joint cassant gris | Peintures
Vest 1324 [1er étage - Consultation anesthishe mltiples
digestif] / Mur
¥ Colle belge en vrac META 1 22/06/2018 | Amiante non détecté / -
Joint cassant gris + peintures Hon analysé
multipkes non séparable
Riéf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Rif dchantillon ITGA : 1TO71806-33458

- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Wil iechantillon chent - POOGT - Colle de faence 10x10 - Vest 1324 (ler Description ITGA Colle beige / Couche plitreuse blanche | Peinture /
étage - Consultation anesthésie digestil) / Mur Carelage
* Colle beige META 1 23/0B2018 | Amiante non détects / -
Couche plitreuse blanche non Hon analysé
séparable + peinture non séparable +
carrelage

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO71808-3345%

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Rt iechantillon chemt - POOSH - Linckéum beige + colle » pagriage - Deseriplion ITGA Colle polymére jaune avec couche en mousse |
Secritariat 2 1322 (ler étage - Consuiltation Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage
anasthésie digestif] / Sol

* Colle polymére jaune avec couche en META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -

mousse non séparable + ragréage gris
&N vrac + sous couche de ragréage
blanche non séparable

R dossier client = 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : 1TO71806-334460
- 20 Boulevard Général Maurice Guillsudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

el iechantillon chent - POOGY - Linckéum blew + colle » ragréage - Circ Description ITGA : Mabiriau blew en falble quantité / Colle polymire
1333 (Ler étage - Consultation anesthésie jaune [ Ragréage blang en wac
digestif] / Sal
* Matédriau bleu en faible quantité « META 1 22/0BF2018 | Amiante non détecté / -
colle polyrére jaune non séparable +
ragréage blanc en vrac
R dossier client 512945 - Amiante avant travaux - FTM R dchantillon ITGA : ITO71808-33441

- 20 Bolevard Géndral Mawrice Guillaudet -
Batimant B20 - 56000 VANNES

Rét dchantillon chent = POOAD - Dales de 5ol 30x30 blanche = cole + Deseription ITGA : Revétement cassant gris / Colle polymére jaune /
ragréage - 5as 1254 (2éme étage - Ragréage gris en fable quantité en vrac
Ophtalmologie] / Sol
* Revétement cassant gris + colle META 1 22/0B/2018 | Amdante non détectd / -
polymeére jaune non séparable +
ragréage gris en faible quantité en
Vrac
Rt dossier client 512947 - Amiante avant travaux - FTM Rif dchantillon ITGA : ITO71808-33442

- 20 Boulevard Géndral Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WVANNES

Rl iechantillon chent - POO71 - Dabes de sol 30x3D bleues + colle + Description ITGA Recdtement cassant bleu / Colle polyindne jaune &n
ragréage - Entrée 1232 (2éme étage - faible quantité avec poussiéres (1) / Peinture en faible
Ophtalmologie) / Sol quantité (i}
¥ Revétemnent cassant bleu + colle META 2 23/0B2018 | Amiante non détects / -

polymére jaune en faible quantité
aveE poussiéres non séparable +
peinture en faible quantité non

séparable
Rédf dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITO71808-33443
- 20 Boulevand Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
e échantillon clhent FOOT2 « Colle de camelage Sx5 beige - Ménage Description ITGA ; Colle grise envrac / Matériau beige en falble quantitd
1268 (2éme dtage - Ophtalmalogie) / Sol { Carrelage
¥ Colle grise en vrac + matériau beige META 1 23/0BF2018 | Amiante non détects / -
en faible quantité non séparable
Carrelage Hon analysé

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
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Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nb de Crate Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse ’
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO7 180833444
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
R éschantillon chent - POO73 - Colle de plinthe faisnce 20610 baige - Deseription ITGA : Colle beige / Couche plitreuss blanche / Carrelags
Minage 1288 (2éme dtage - Ophtalmologie) /
Mur
* Colle beige + couche plitreuse META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
blanche nan séparable
Carrelage Hon analysé
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITO71808-33445
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
R chantillon chent - POO7TA - Colle de faience 10x10 - Ménage 1268 Deseriphion ITGA:  Colle beige / Couche plitreuse blanche / Carrelage
{2eme étage - Ophtalmologhe) © Mur
* Colle beige META i 22/0BF2018 | Amiante non détectd /
Couche platreuse blanche non Non analysé
séparable + carrelage
Rt dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808- 33456
» 30 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
R échantillon chent - POOTS - Linckéum beige + colle « ragréage - Drescription ITGA ; Colle polyrmére jsune avec couche en mousse |
Mett matériel 1260 [2éme dage - Ragréage grid en vrac
Ophtalmolagie) / 5ol
* Colle polymére jaune avec couche en META i 22/0B72018 | Amiante non ditectd / -
mousse non séparable + ragréage gris
£ Wrac
R dossier client : 512947 - Amiante svant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITQT1808-33447F
- 20 Boulevard Général Mauries Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Réf échantillon chent - POOTS - Dalles de faux plafond 060 blanche - Description ITGA : Matiri fibreus beige / Peinture blanche
Hett matériel 12460 [2éme étage -
Ophtalmologie) / Plafond
* Matériau fibreus befge + peinture META 1 Z/0B2018 | Amiante non détecté / -
blanche non séparable
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf dchantillon ITGA ; ITO71808-33468
« 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rt échantillon clhent POOYTT - Dabes de scl 30x30 bleues + colle + Description ITGA : Revétement cassant bieu / Colle polymere [aune en
ragréage - Clrc 1151 [2éme étage - Urologhe] / faible quantité | Ragréage gris en vrac / S0us couche
Sol de ragréage blanche en faible quantité
¥ Revétement cassant bleu + colle META 1 22/0B/2018 | Amiante non détectd /
polymére jaune en faible quantité
non séparable + ragréage gris en vrac
+ sous couche de ragréage blanche
en faible guantité non séparable
La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nbde Date Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse h . :
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-3344%
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Rt iechantillon chemt - POOTE - Dabes de sol I0x30 paine + colle + Deseriplion ITGA Revétement cassant orange / Colle polymine jaune en
ragréage - Circ 1181 [2éme étage - Lirokogie] / faibde quantité avec poussitres
Sol
* Revétemnent cassant orange # colle META 2 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune en faibile quantité
avec poussiéres non séparable
Rt dossier client 512949 - Amiante avant travaux - PTM Riit dchantillon ITGA : ITO7 1808-334 70
» 30 Boulevard Gindral Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Wl échantillon chend - POO7F - Colle de camelage 5x5 beige - Vest Drescription ITGA Colle grise en vrac / Matériau bleu en faible quantité
1144 (26me étage - Urologie) / Sal
¥ Colle grise en vrac + matériau bleu en META 1 T2082018 | Amidante non détectd / -
faible quantité non séparable
R dossier client : 512947 - Amiante mvant travaux - PTM Fibt dchantillan ITGA : ITQ71808-33471
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
i échantillon clent PO0ED - Colbe de plinthe faience 10010 belges - Description ITGA : Colle beige / Matériau beige / Matériau gris en vrac
West 1144 [2éme étage - Urologie) / Mur Peintures multiples / Carelage
F Colle belge META 1 22/06/2018 | Amiante non détecté [/ -
Matériau beige non séparable + Man analysé
matériau gris en vrac + peintures
multiples non séparable + carrelage
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travadix - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33472
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bétiment B20 - 56000 VANNES
R dchantillon clent POOEL - Colle de fabence 10x10 - Vst 1144 Description ITGA ; Colle beige / Couche plitreuse blanche / Peinture /
(2éme dtage - Uinologie) £ Mur
* Colle beige META 1 23/0B/2018 | Amiante non détecté | -
Couche plitreuse blanche non Hon analysé
séparable + peinture non séparable +
carrelage
R dossier client : 512947 - Amiante svant travaux - PTM Rt dchantillan ITGA : ITO71808-33473
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
R échantillon chent - POOA2 - Dales de faux plafond &0wé0 blanche - Description ITGA ; Pt fibeein beige / Peinture blanche
West 1144 [2éme étage - Urologie) / Plafond
* Matériau fibreux beige + pelnture META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecteé / -
blanche non séparable
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Quc;MlMlocaggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

. ; . Nb de Date . .
Fract | ¥
raction analysée Technigue anal\rthue orémaations | diandyse Résultat / Type d'amiante
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Réf dchantillon ITGA : ITO71808-33474

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Rt iechantillon chemt - POOAT - Linckéum beige + colle » pagriage - Deseriplion ITGA Colle polymére jaune avec couche en mousse |
Archives 1155 [28me étage - Urologie) / Sol Ragriage gris on falble quantité en wac / Sous couche
de ragréage blanche on falble quantité
* Colle polymére jaune avec couche en META 1 22/0BF2018 | Amiante non détecté / -

mousse non séparable + ragréage gris
en faible gquantité en wac + sous
couche de ragréage blanche en faible
quantité non séparable

R dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillon ITGA : ITO71208-33475
= 20 Benslevard Géndral Maurce Guillaudet -
Bitiment B20 - 56000 VANNES

Réf dichantillon chent POOEA - Dabes de sol 30w30 blanche + colle + Description ITGA : Revétement cassant gris / Colle palymére jaune /
ragréage - Altente 501 (Jéme étage - Ragréage rose
Orthoptiste | 7 Sol
F Revétemnent cassant gris + colle META 1 21082018 | Amiante non détecté / -
polymére jaune non séparable +
ragréage rose
Rl dosser client - 512949 - Amiante mant travadix - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-334 76

- 20 Boulevard Général Mauwrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Réf échantilion clent POOAS - Revitement souple beige + colle + Description ITGA : Revétement scuple vert / Colle polymére jaune en
ragréage - Orthoptiste 503 |3éme dtage - faibie quantité / Ragréage rose / Matériau nair
Orthaptiste ) / Sol
¥ Revétement souple vert + colle META 1 22082018 | Amdsnite non détecté / -

polymeére jaune en faible quantité
non séparable + ragréage rose +
mabériau noir non séparable

Rl dossier client = 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : ITO71808-33477
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANMES

Rt dchantillon clent POO8S - Peintune + plitre + enduit en zone de Description ITGA Endhuit plitrewx blanc en wrac / Carton / Papier en
lissagn / bande - Attente 501 (3éme dtage - faible quantité | Tode fbreuse blanche en falble
Orthaptiste ) / Mur quarité | Peintune
¥ Encluit plitreux blane en vrac + META 1 21082018 | Amianle non détecté / -

carton non séparable + papier en
faible quantité + toile fibrewse
blanche en faible quantité non
séparable + peinture non séparable

Ridf dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillan ITGA : ITO71808-33478
- 20 Benlevard Général Maurce Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES

Rl éechantillon chent - POOAT - Peintune + enduit ciment - Fagade Description ITGA Enduit belge en wac hétbrogine / Peintures multiples
(Exttirbeur]) / ur
23/08/2018 | Présence de fibres damiante [*) / Chrysatile

* Enduit beige en wac hétérogéne + META 2
peintures multiples non séparable

La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous £a forme intégrale ; ce rapport ne dail pas étre reproduit partieliement sans Fapprobation du
labsoratoine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131231 - 0251139944

h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nb de Crate Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse ’
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-3347%
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
R éschantillon chent - POOES - Colle de Taence 20w 10 blanche - Facade Deseription ITGA : Colle beige an vrae / Peinture
{Extiérieur] / Mur
* Colle beige en vrac + peinture non META | 2 Z2/0B/2018 | Amiante non détecté / -
siparable
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33480
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
R échantillon chent - POO&Y - Bardage ardoizes - Fagade [Extérieur) / Drescription ITGA ; Paidrisu compact nolr
Mur
¥ Matériau compact noir | mETA | 1 F2/0B/2018 | Amiante non détecté | -
R dossier client 512945 - Amiante avant travaux - FTM R dchantillon ITGA : ITO71808-33481
» 20 Boulevard Gindral Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Rif échantillon chent = POOFO - Placue plane filne cirent - Facade Description ITGA : Fibreciment gris avec fibres visibles / Peinture
(Extirbeur] / Cache-calfre linteaus
* Fibrociment gris avec fibres visibles + ‘ MO | 2 22/08/2018 | Présence de fibres damiante / Chrysotile
peinture non séparable
Reéf dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf Echantillon ITGA ITO71808-33482
- 20 Boulevand Général Mairce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Ré échantillon clent POCR - Joint ditanchéité 1 - Facade (Extérieur) Description ITGA : Mustésrian gris en vrac avec poustidres / Peinture
 Memulserte alumnium bt
¥ Matériau gris en vrac avec poussiéres META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
+ peinture non séparable
Ridf dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillan ITGA : ITQ71808- 331483
= 20 Benslevard Général Maurce Guillaudet -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rl éxchantillon chent - POOR2 - Jeint dfétanchéité 2 - Fagade (Extérieur) Description ITGA - Matiriatl gris en Viac aved pousshires
£ Menuisere aluminiom brut
* Matériau gris en vrac avec poussiéres |_ META ] 1 l 22/06/2018 |_ Amianie non détectd / -
Rl dossier client = 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA ITO71808-33484
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 WANNES
Rt déchantillon chent POOFI - Joint de vitrage 1 - Facade |Extérieur] / Description ITGA : Matériau souple gris avec poussiéres
Menutserie aluminium brut
* Matériau souple gris avec poussiéres META 1 22/0B/2018 | Amiante non détectd /
Reéf dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf Echantillon ITGA ITO71808-33485
- 20 Boulevand Général Mairce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Ré échantillon clent POCR4 - Joint de vitrage 2 - Facade [Extérleur] / Description ITGA : Mustérisn souphe gris avec poussbbres
MenuEserie akminium brut
¥ Matériau souple gris avec poussiéres | mETA | 1 FROB/2018 | Amisnte non détecté / -
La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Technique analytique Nbde Date Résultat / Type d'amiante
préparations | d'analyse h . :
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA : ITO71808-33486
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
R échantillon clent - POOFS - Jent entre voile prétabrigued 1 - Fagade Deseription ITGA : Matérisu soupe gris avec poussiéres
{Extirieur] / Mur
* Matériau souple gris avec poussidres META 1 22/0B/2018 | Amiante non détecté / -
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTH Ref échantillon ITGA : ITO71808-33487
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES
Reif dichantillon clent POCR - Joint entre voile préfabriqus 2 - Facade Description ITGA : Matéiau soupe gris / Peintune
{Extérigur] / Mur
» Matérial souple gris + peinture non META 1 22/08/2018 | Amiante non détects | -
séparable
Réf dossler client 51294% - Amiante avant travaux - PTM Riif dchantillon ITGA : ITO71808-33488
» 20 Boulevard Gindral Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Rif échantillon chent = POOFT - Gamiture de frein - Machinerie (Ase - Description ITGA : Matirizu nor en faible quantité en vrac avec fibres
Chirurggie (privé <20 / Machine verte
» Matériau noir en faible quantité en ‘ META | 2 23/08/2018 | Amiante non détecté / -
vrac avec fibres
Reéf dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf Echantillon ITGA ITO71808-3348%
- 20 Boulevand Général Mairce Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
it dichantilion clent POOSE - Endult plitre - Porte palliére [Asc - Description ITGA : Enduit gris en vrac
Chirurgle (privé x2{] / Parte
¥ Enduit gris &n vrac | META | 1 FHOB/2018 | Amisnte non détecté | -
R dossier client = 517947 - Amiante svant travaus - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-234%0
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
Réf éichantillon chent - POOSY - Enduit plitre - Porte paliére (Asc - Description ITGA ; Enduit gris en vrac / Peinture
Chirurgie (public x2]} / Porte
¥ Encluit gris en wrac + peinture non META 1 T2082018 | Amiante non détecté [/ -
séparable
Rl dossier client = 512949 - Amiante mant travaux - PTM Reéf échantillon ITGA ITO71808-334%1
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 WANNES
Wit dechantillon clent PO00 - Endult plitre gris - Porte pallkne [Asc - Drescription ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture
Coulolr 743 et 762 (x21) / Porte
¥ Encluit gris en wrac + peinture non META 1 22/0B/2018 | Amiante non détectd /
stparable
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM R échantillon ITGA : ITO71808-33492
= 20 Beulevard Géndral Maurce Guillaudet -
Bitiment B20 - 55000 VANMES
i échantillon clhent PO101 - Gamiture de frein - Machinerie (Asc - Description ITGA : Matérizu marron en faible quantité en wrac avec fibres
Labaratoire (x1]) / Machine visililes
* Matériau marron en faible quartité MO 1 22/08/2018 | Présence de fibres d'amiante [ Chrysofile
en vrac avec fibres visibles
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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Qualiconsult

IMMOBILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-87423 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Nb de Date

Technigue analytique . ;
q Fug préparations | d'analyse

Résultat / Type d'amiante

R dossier client

Wit iechantillon clent

512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA : ITO71808-33493

- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES

Chirurgie (public <21} / Toit

* Matériau bitumineus noir

P02 - Plague phonigue - Cabine (Ase - Deseriplion ITGA : Polteerion briburminesyx nodr

META 1 Z2/0B/2018 | Amiante non détecté / -

{1} La totalité de la matiére constituant cette couche a été utilisée pour Fanalyse

*) Seules quelgues fibres d'amiante ont ée détectfes

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du

laboratoire

Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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35760 SAINT-GREGOIRE Accréditation n® 1-5970
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wnnLitgair

Vsserbditation du COFRAC sfteite dy b compéterse des labarataine pror ket irul ousai couvirts par [aceriiatian qui wont identifii par o symiboks ;

re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de 'amiante N°: 512949
. . 23/11/2018
Qu%l,locﬁgsu"t Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
Parc d'affaires Espace Performances Bit K 'o'r“‘

disponibles sur www.cofrac.fr ESSALS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-101719 EN DATE DU 08/10/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne gue les échandilions sowmis 4 Fanalyse tek gulils ont @&é requs ou leborafoire.
Les informations fourndes par ke clent sond simplement refransorites ef idendifides comme telles.

BP 708

44481 CARQUEFOU

i QUALICONSULT IMBMOBILIER - NANTES Rél. Commande ITGA ITOF1B-101 719
Abis, ree Alessandro Vola

Rétt. Commande Client : 512945/ P103

Prédtvement(s) :

Préparation(s] :

Regu au laboratolre le @ 01/10/2018

Effectude de fagon & étre représentative de M'échantilon
- P Wi analyse s Microscope Optigue & Lumiére Polarisse [MOUP) - Prélvement of montage sdaplé sur lame de microsoopie

ou
- Poir wirve analyse aii Microscope EBlectroniguie § Transmission Analytigue (META) &n fonction de s natune de Ls prise d'esss
(1) - Brovage en mieu aqueus ot récupération des particules sur grilles de microscopie Iméthode interms ; ITOBS)
(2} - Attague chimique. broyage et récupération des particubes sur grilles de microscople [méthode interne ; IT286)
Technigue]s) - Microscopie Optigue & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) | Momphologie et aritiéres optiques
Anabytiquels) : La ol e e préparation couplée § L technigue snalvtique employis permet de parantic une Bmite de détection de 0.1 % manigue en fibres 0 amisnte
: optiquemnent olservable Fibres présentand un damétre supdriewr 50,2 pm) svec une probabilte de 75 % dand chague prise dessal analysde.
@ . Micrescople Electronigue 3 Transmission Anabyiique |parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Mophologle, EDX et
diffrac thon élec tronigue
La ot thwcacie de préparation couglée L technigee analytique employie permet de gacactic une Bmite de détection de 0.1 % manague en fibres d'amiande aves une
probabding de 75 % dam chague prine §evesi sralysde,
Résiiltat]s) :
. . Technigue analytigue Mombre de Date
Fraction analysée . : ; ) . " Résultat / Variété dfamiante
[Méthode de préparation] | préparations | d'analyse !
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITo71810-2992
- 20 Boulevand Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20- 56000 VANNES
Rét échantilion chent P10 - Pedntune + ercult malgre 1 - Clroulation Description ITGA : Matéria gris en faible quantité / Endult plitreus blanc
763 (Rdc bas | / Poteau envrac [ Talle fibreuse blanche / Peintures multiples
* Matériau gris en faible quantité META (1) | 2 OB/1072018 | Amiante non détectd /
N = fia priie o eutd anabyide prut reniermmes une lemews infereure 3
non mr.bh * Endlﬂt mm s ity de deéte bon garsnte e fibre f anisnie|
blane en vrac non séparable + tolle
fibreuse blanche non séparable +
peintures multiples non séparable

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ¢2 rapport n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doit pas éire reproduit partiellement sans Fapprobation du

labsoratoine.

Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
ualiconsult A . . 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-101719 EN DATE DU 08/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction snalvsd Technigue analytique Mombre de Date . , e
: bk [Méthodde de préparation] prigarations |  d'analyse Rilsultak / Varléth famianta
Wil dossier client - 512947 - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-29%3
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Ref échantillon chent = P04 - Peinture + enduit maigre 2 - Circulation Description ITGA ; Enduit pldtrew blanc en wrac / Toile fibreuse blanche /
1000 (Rd< bas ) £ Pateau Pairtures multiphes
* Encluit plitreux blane en vrac nom META (1) 2 08/10/2018 | Amiante non détecté / -

8 prie o suisl snahnde PRI e hene s b
séparable + toile fibreuse blanche u:u«m1wu:‘:mwmrw« -
non séparable + peintures
multiples non séparable

il dossier client - S1294F - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITOT1810-2994
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
Réf échantillon chent - P05 - Peintune + enduit maigre 1 - Circulation Description ITGA Endhuit gris en fable quantité / Peintures multipkes
342 (Redc haut)] f Pateau rond
* Encluit gris en falble quantité non META (1) 1 05/10/2018 | Présence de fibres damiante / Chrysotile
séparable + peintures multiples
non séparable
Rl dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA ; ITO71810-2995
= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
i échantilion chent PO 104 - Peinbure + endult maigre 2 - Clroulation Description ITGA : Enduit gris / Tolle fibreuse blanche / Peintures
247 (Rebc haut] £ Pateau rond multiples
¥ Enduit gris non séparable + toile META (1) 3 08/10/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chirysatile
fibrewse blanche non séparable +
peintures multiples non séparable
R dosster client 512947 - Amlante avant travaux - FTM Fubt dchantillon ITGA : ITO71810-2994
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANNES
Réd échantillon chent : POL0T - Eanchéité bitumineuse noire - Toiture Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec graillons
terrase 1 (Extéreur) / Sal
* Matériau bitumineus noir avec META(Z) | 1 05/10/2018 | Amiante non détectd /
i g devsl snuhnde peul reniemes une levew infliveum 3
gravillons s limite de cébes fon garantie de Aibre  aminiz]
Ridf dossier client 512947 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillan ITGA : ITOT1810-2997
= 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Batiment B20 - 54000 VANNES
et dichantillon clent P08 - Isolant + pare vapeur - Toltune terrasse Description ITGA : Matéria mousse beige [ Matériau cartonné avec
1 (Extirieur) / Sol couche d'aluminium / Matériau bitumeneu moir en
faible quantité en wac
* Matériau mousse beige non META L) 1 O&/10/2018 | Arasnte non détecté / -
séparable + matériau cartonné e b e e Bt
avec couche daluminium non
séparable + matériau bituminews
noir en faible quantité en vrac non
séparable
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
Qualiconsult A . - 23/11/2018
IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-101719 EN DATE DU 08/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fracth - Technigue analytique Mombre de Date . , o .
FACTION Analy S i
Lo [Méthode de préparation] | préparations | d'analyse Rilsultak / Varléth famianta
Wil dossier client - 512947 - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-29%8
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Ref échantillon chent = P00 - Pare vapeur bituminews - Toiture Description ITGA ; Matérian bitumineux nofr / Matériau mowsse beige en
temasse 1 (Extérieur] / Sol Faible quantité
* Matérlau bitumineus nedr nen META {2 1 06/10/2018 | Amiante non ditecté | -

. . P Qi o Buis SnEhte [l EIITTG re heneis i g 3
séparable + matériau mousse beige u:uﬁmwun-eoe fibve df asviante] -
en faible guantité non séparable

Rt dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Rt échantillon ITGA ITO71810-2999
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Wil iechantillon chent PO110 - Remonbée détanchéitd type PAXALL - Description ITGA : IS EC
Tolture terrasse 1 (Extérieur) / Sol
¥ Matériau bitumineux noir avec META (2] 1 05/10/2018 | Amiante non détecteé / -
P Tia b o il dvaabride il FemiberFTend i Lot blideure b
aluminium s it e chére bon gar st e fibre o avianie]
Rédf dosster client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Rit dchantillon ITGA : ITO71810-3000
= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 WANNES
Rédf échantillon chent = PO111 - Etanchéité bitumineuse noire + rouge - Description ITGA : Mabiriau bitumineux nodr avec gravllons  Matiriau
Taiture terrasse 2 [Extérieur) / Sal
¥ Matériau biturmineus noir avec META Y 1 05/10/2018 | Amdante non détectd / -
avillo . 8 i o Puisl Snahnde peUt PSS e lener bnfdreure 3§
B ns + matériau mousse s ki e et ton garantie o4 bee d amisnte|
blanche non séparable
R dossler client 512945 - Amlante avant travaux - FTM bt dchantillon ITGA : ITOT1810-3001
= 20 Benslevard Général Maurce Guillaudet -
Batiment B20 - 55000 VANNES
R échantillon chent PO112 - Isolant + pare vapeur - Toitune terrasse Description ITGA : Matériau mousse beige [ Malériau Bty mineux noir &n
2 (Extérieur) / Sol faible quantité
* Matériau mousse beige + matériau META {2 i 05/10/2018 | Amisnte non ditecté / -
" . 1 . : T e eaid anathyide el FETIEITTSE Ufet Deeist bl §
bitumineux noir en faible quantité I ——
non séparable
Rl dossier client - 512949 - Amiante nant travaux - PTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-3002
- 20 Boulevand Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
R dchantillon clent PO113 - Pare vapeur bitumirseue - Tolture Description ITGA : Matirian bituminewx nodr / Mabériau mousse beige
temasse 2 (Extirieur] / Sol
* Matériau bitumineus noir non META{Z) 1 06/10/2018 | Amiante non détecté / -
séparable + matériau mousse beige bbb e e e e R
non séparable
R dossier client 512945 - Amiante avant travaux - FTM R dchantillon ITGA : ITO71810-3003
- 20 Boulevard Géndral Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Red échantillon chent - POL14 - Exanchéité bitumineuse noine - Toiture Deseription ITGA : Patériau bitumineux nosr avec aliminium avec fibres
terrasse 3 (Extérieur] / Sal (protection lourde) 1
* Matériau bitumineus noir avec META(2) 1 05/1072018 | Amiante non détectd / -
, J g sl anatbnde renlerrree ure lerewe inderrurr 3
aluminium avec fibres h:kﬂ-ﬂ‘hm’r:rd'hhimmbl
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
. o .
h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
Qualiconsult A . - 23/11/2018
IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-101719 EN DATE DU 08/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fracth - Technique analytique Mombre de Date . , o .
FACTION Analy S i
Lo [Méthodde de préparation] prigarations |  d'analyse Rilsultak / Varléth famianta
Wil dossier client - 512947 - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-3004
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitimant B20 - 56000 VANNES
Ref échantillon chent = PO115 - Isolant + pare vapeur - Toitune terrasse Description ITGA ; Fatdriau mousse beige aver couche bitumineuse
3 (Extérieur) / Sol [protection lourde) 1
* Matériau mousse beige avec META (2] | 1 06/10/2018 | Amiante non détecti / -
N N P i o LI SNEhAAS [l TENIEITTA (re Lo bl 3§
couche bitumineuse s b de détextion garantie e fibre d amisnie|
R dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf dchantillon ITGA ; ITO71810-3005
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WYANNES
Wit déchantillon chent P14 - Pare vapeur bitumineis - Tolture Description ITGA : Mabiria bitumineux nolr avec fibres / Matériau
terrasse 3 (Extérieur) / Sol (protection lourde) 1 mousse blanche en faible quantité
Matériau mousse blanche en faible Hon analysd
quantité non séparable
¥ Matériau bitumineux nodr avec META[2) 2 06/1072018 | Amiante non détect / -
N 1 i O LI SNEhAAE [l TEOIEITTA Lre T st bl 3§
fibres s bie e éteston garartie oo fibve o amisnte|
e dossier client ; 512949 - Amiante avant travaux - PTR Réf échantillon ITGA ; ITOT1810-3004
- 20 Boulevard Général Mawrice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Wit déchantillon chent PI11T - Remonbée détanchéitd type PAXALL - Description ITGA : U BB dvec libres
Tolture terrasse 3 [Extérieur) / Sol (protection
lourde] 1
¥ Matériau bitumineus noir avec META (2] 2 06/10/2018 | Amianie non détecté / -
i Tia b o il dvaabrids il FemibeiTTond i ot blideure b
aluminium avec fibres s it e chtore fon gar st e fibre o avianie]
e dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Réf échantillon ITGA ; ITO71810-3007
= 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
e échantillon chent - PO118 - Etanchéité bitumineuss noine - Toiture Drescription ITGA : Mlatéerian biturmineux nodr
terrasse 4 (Extérieur) / Sol (protection lourde) 2
¥ Matériau bitumineus noir META{2) 1 06/10/2018 | Amiante non détectd /
a griw deva anaiyvute peut rendenmes une leews inliceurr 3
I3 bmibe de deétefon garante g fitre f sminis)
R dosster client 513947 - Amilante avant travaux - FTM Riét dchantillon ITGA : ITO71810-3008
= 30 Boulevard Géndral Mawrce Guillaudot -
Batiment B20 - 56000 VANNES
Riéf échantillon chent PO11% - hsalant + pare vageur - Toiture terrasse Description ITGA ; Matériau mousse beige avec couche bitumineuse
4 [Extérieur] / Sol [protection bounde) 2
¥ Matériau mousse beige avec ‘ META(Z) | 1 | 06/10/2018 | Amisnte non détectd / -
o " T b i eaisl anabvide (Bl FETIEITTSE Ufet Diseeisl bt ire §
couche bitumineuse s bnie e bt o g arkie ¢ fle o amvinle|
Rl dossier client - 512949 - Amiante mant travaux - PTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-3009
- 20 Boulevard Général Mawice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 WANNES
e échantillon clent - POLHD - Pare vapeur bitumineius - Toitune Description ITGA : Matériau bitumineux nodr / Malériau mousse beige
temame 4 [Extérieur) / Sol (protection lourde) 2
* Matériau biturnineus noir non META (2] 3 08/10/2018 | Amiante non détecti / -
séparable + matéro mousse blge e
non séparable
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I’'amiante N°: 512949
ualiconsult’ A . - 23/11/2018
Q IMMOBILIER Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO ITO718-101719 EN DATE DU 08/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Techninue analytime Wombre de Date tcutat § Varléth dhamd
: bkl a0 [Miéthode de préparation) priparations |  d'analyse Riksultat /. Varlibé cfamiants
Wil dossier client - 512947 - Amiante mant travaux - FTM Rt échantillon ITGA : ITO71810-3010
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 54000 VANMES
Reéf échantillon chent - PO121 - Remonbée didtanchéité type PAXALL - Drescription ITGA : ir aveC
Taiture terrasse 4 [Extérieur) / Sol (pratection
laurde) 2
* Matériau biturnineus noir avec META (2] i 05/10/2018 | Amiante non détecti / -
e T e desid anabysde et rendenTe une bene infideure 3
aluminium s bvie e it ton garante & fibve o smisnic]
Rt dossier client - 512949 - Amiante avant travaux - PTM Rt échantillon ITGA IMo71810-3011
- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rédf échantilion clent POLE2 - Etanchéité bitumineuse noie - Tolture Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec grasillons et aluminium
terrasse 5 (Extérieur] / Sol (bac acker) # Matérian fibreus jaune
¥ Matériau biturnineus noir avec META (2] 1 06/10/2018 | Amiante non détecté / -
- T i f entad iyt el renilermed uie loeu ilfiofeure &
sra\-ilnns &t aluminium s bmite de déter bon garsnt e S fitse d amisnic]
Matériau fibreus jaune Hon analysé
Réf dossier client 512949 - Amiante avant travaux - FTM Rt échantillon ITGA ; IT071810-3012
- 20 Boulevand Général Maurice Guillaudot -
Bitiment B20 - 56000 VANNES
Rl echantillon chemt - POL1ZI - lsolant mindral - Toiture terrasse 5 Desoriplion ITGA : Materiz fibreus jaure
(Extisrbeur) / Sol (bac acier)
* Matériau fibreus jaune MO et s METAL 2 05/10/2018 | Amiante non détecté / -
Jia prive o Fuisi anatyite peut reniermen une Leeeue infereure
s bmite de détec fon garant e Se fitre d annie]
La reproduction de ¢ rappor n'est sulorisés que sous sa forme intégrale ; oe rapport ne doil pas étre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboraloine.
Saufl demande particuliére et &orite du cdient, bkes dchantillons sont cormersds pendant & mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 1564-01 rev 05 Page 55

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B
Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

Page 72 sur 77

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE




Qualigonsult‘

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné :

PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
i i 23/11/2018
Quqml»!g.ougsuu Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

000

ENTREPRISE

ASSQCH

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD
Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : QUALICONSULT IMMOEBILIER (490 676 293 RCS Paris) 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n®127106241 destiné a garanlir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs,
emissions qui pourraient étre commises dans 'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.

Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
Diagnostics amiante avant-vente,

Dossier technique amiante,

Diagnostic gaz,

Diagnostic termites,

Exposition au plomb (CREP),

Risgques naturels et technologiques,

Diagnostic de performance énergique,

Diagnostic légioneliose,

Diagnostic radon,

Etat des lieux,

Prét conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro,

Contrile périodique amiante,

Etat parasitaire,

Loi Carrez,

Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,

Etat de l'installation électrique intérieure,

MilliémesTantiémes,

Diagnostic technique SRAU,

Recherche de plomb dans l'eau,

Recherche de plomb avant travaux,

Etat descriptif relatif & la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
Assainissement autonome et privatif,

Diagnostic conformité piscine,

Diagnostic gestion des déchets issus de démoalition,

Assistance dans lNévaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016
du 5 nowv, 2001) : document unique

Repérage des matériaux conlenant des Fibres Caramiques Réfraclaires,

Mesure d'empoussierement

L mim urées :
RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confendus par sinistre ot par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du 1% janvier au 31 décembre 2018. Elle ne peut engager la
compagnie au-dela des clauses, limites et conditions de la police & laquelie elle se référe, notamment en cas de suspension el de résiliation.

Fait a Paris, le : 09/01/2018
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante

Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N°: 512949
23/11/2018

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
i i 23/11/2018
Quqml»!g.ougsu“ Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES

S Certificat de compétences
f v Diagnostiqueur Immobilier

\Eﬁ ~ N° CPDI3296  Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'l.Cert, atteste que:
Monsieur POUPARD Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022

Amiante sans mention Amiante 5ans Mention*
Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 07/09/2017. -

==

‘r i
MY

OEFENDE (v ni L

. esttut de (etibcation D PURSONNES v (FALAC PR

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Batiment G - Rue de la Terre Victonia - 35760 Saint-Grégoine
CPEDIFR 11 revl3
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 512949
i 4 23/11/2018
Qqul:Ocﬂggsult Avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Immeuble bati concerné : PTM- 20 Boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
Certificat
CATED
- L] - agw
Diagnostics Techniques Immobiliers
La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par
GINGER CATED a :
POUPARD Thomas sous le numéro 1404
Cette certification conceme les spécialités de diagnostics suivantes
) Date Date
Intitulé du type de diagnostic technique deffet d'expiration
immaobilier
Missions e repirage et de diagrosbc de Tetal ae
D Amiante conservation des matériaux et produits contenant de
Tamianie
M |Plomb Constat de isque derpestion 3u poma (CREP) | 20/07/2015 c
O VoMY oo o e Siestoaton parte pos e pinures ORIPPY 19/07/2020
Contrbie aprss iravaus en prisence dp plomb (CTPF)
D Termites
O Fance Etat relatif & ta présance da tarmées dans |e batiment en
0O  Ouirenes mitiopole &l en oulre mer
D DPE Dizgnostic de perfmance dnergblique
[0 Mention DFE: Diagnosix: de performance energeigue lous fypes e |
g v balimants
D GAZ Efat des instaliations intérieures de gaz
D Electricité E’ instalations intéricures d Slectricits
F 2 prre
Legende: C=Ceri +R=fecer T e
kel ey 'l
Le undi ZI]j.ung 5 -
e
Le Directeur Ginger Cated
cofrac
ACCREDITATION
EZ0 - w12 du 14702013 WS-
Ref.  HNLDIPTCCIS PORTER

CERTIFACATION
DE PERSONNES www. cornuc.s

Siren
T, *rig
.“. LI T “}ﬂ\lg
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