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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

La mission est effectuée en application des articles L4531-1 et R4412-97 & R4412-99 du Code du Travail, et de I'arrété du 16 juillet 2019.
Norme utilisée : NF X 46-020 d'ao0t 2017

Immeuble bati visité :

IUT LYON 1 GRATTE CIEL
BATIMENT C

17 rue de France
69100 VILLEURBANNE

Périmeétre de repérage :
Niveau 0 et Niveau 4 du batiment C

Synthése des conclusions du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante :

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le donneur d'ordre et le propriétaire :

Le donneur d'ordre : Le(s) propriétaire(s) :

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

Xavier MARIMOUTOU Direction du Patfrimoine - b&timent Atlas

37 avenue Pierre de Coubertin 37 avenue Pierre de Coubertin

69622 VILLEURBANNE Cedex 69622 VILLEURBANNE Cedex

Diagnostic effectué par : i %, >
Monsieur Romain BAILLEUL, Certificat N° : DTl / 1712-007 attribué le r)'i,zﬂ -
31/01/2023 par SOCOTEC Certification France e

Fait a VENISSIEUX, le 08/10/2024,
Le présent rapport est établi par une personne dont la certification est disponible dans les annexes -
certification du(des) diagnostiqueur(s).

LEI (Numéro SIRET : 40037564800054)

Adresse : 42 rue Simone Veil, 69694 VENISSIEUX

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10128485304 - 01/01/2025

Le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
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1 LES CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

1.1 VERSIONS DU RAPPORT

Révision ‘ Date Objet
DGO1 02/10/2024 Premiére diffusion

1.2 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Pour réaliser ce repérage, le programme de fravaux ci-dessous nous a été indiqué.

Programme travaux fourni par le donneur d'ordre:

Le projet vise le éaménagement intérieur du batiment C pour améliorer le service rendu aux étudiants
et aux personnels et pour rapprocher les services communs qui travaillent en étroite collaboration.
Ce projet concerne deux niveaux du batiments C :

Le rez-de-chaussée pour créer un espace avec les services destinés aux étudiants,

Le 4eme étage pour accueillir les services en liens avec les personnels.

Il est demandé de retenir un programme de travaux de curage total avec la réfection des sols, des
murs, des plafonds et tout élément divers présent dans le périmétre de travaux (hors enveloppe
extérieure).

Les menuiseries et fagcades ont été diagnostiquées dans le rapport LEI n° DA-210440-003

En cas de modification du programme de travaux ou intervention sur des matériaux ne figurant pas
au programme de tfravaux, des investigations complémentaires préalables devront étre réalisées.

1.3 LE PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage
figurant sur le schéma de repérage joint en annexe A I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble
n'ayant pu étre visités.

1.3.1 Lliste des ouvrages et parties d'ouvrages & inspecter

Le repérage concerne les ouvrages suivants :
Niveau 0 et Niveau 4 du batiment C

1.3.2 Locaux et parties d'immeuble visités dans le cadre de la mission

RDC - Local 1, RDC - Local 2, RDC - Local 3, RDC - Local 4, RDC - Local 5, RDC - Local 6, RDC - Local
7, RDC - Local 8, RDC - Local 9, RDC - Local 10, RDC - Local 11, RDC - Local 12, RDC - Local 13, RDC -
Local 14, RDC - Circulation, RDC - Sanitaires 1, RDC - Sanitaires 2, 4éme étage - C401, 4éme étage -
C402, 4eme étage - C403, 4eme étage - C404, 4éme étage - C405, 4éme étage - C406, 4éme étage
- C407, 4éme étage - C408, 4éme étage - C409, 4eme étage - C410, 4eme étage - C411, 4éme étage
- C412, 4éme étage - C413, 4eéme étage - C414, 4éme étage - C415, 4éme étage - Circulation, 4éme
étage - Sanitaires
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1.3.3 Locaux et parties d'immeuble non visités dans le cadre de la mission

Néant

1.4 LE PROGRAMME DE REPERAGE

Le repérage a été effectué selon les listes suivantes (voir annexes correspondantes) :
- Annexe 1 de l'arrété du 16 juillet 2019,
- Annexe A de la norme NFX 46-020 d'ao0t 2017.

1.5 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L' AMIANTE

Quantités
estimées

Zone présentant des similitudes

Matériaux Description

d’ouvrage
4éme étage - C401; 4éme étage -
C402; 4eéme étage - C406; 4éme
étage - C407; 4éme étage - C408;
4éme étage - C409; 4éme étage -
C411; 4éme étage - C412; 4eme
étage - C413; 4éme étage - C415

MP-005 Dalles de sol rouges 360m2

4éme étage - C401; 4éme étage -
C402; 4éme étage - C403; 4eme
étage - C404; 4éme étage - C405;
4eme étage - C406; 4eéme étage -
C407; 4éme étage - C408; 4eme
étage - C409; 4éme étage - C410;
4éme étage - C411; 4éme étage -
C412; 4éme étage - C413; 4eme
étage - C414; 4éme étage - C415

MP-006 Colle bitumineuse 500m2

Isolant bitumineux sur les
cdbles dans le ventilo
convecteur

MP-030 4éme étage - C401 1U

Joint de dilatation

MP-031
souple au sol

4éme étage - Circulation 3ml

MP-033

Colle de plinthes
marrons

RDC - Circulation;
4éme étage - Circulation

170ml

MP-052

Colle de plinthes marron

RDC - Sanitaires 1;
RDC - Sanitaires 2

20ml

MP-053

Colle de faience 10x10

RDC - Sanitaires 1;
RDC - Sanitaires 2

20m2

NB : Les prélévements P402074 ; P380554 ; P380555 ; P380556 ; P380557 ; P380558 infirment la

conclusion positive de I'’échantillon P402085 pour le ragréage au sol sous la colle bitumineuse au 4éme

étage.

Par conséquent je conclue a I'absence d’amiante dans ce ragréage au 4éme étage.
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1.6 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES A REALISER

1.6.1 Matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante

Liste des composants qui n'ont pu étre prélevés au cours du repérage, ou qui présentent une
hétérogénéité de résultats, pour lesquels des investiations complémentaires sont & réaliser pour
déterminer la présence ou l'absence d'amiante :

Zone présentant des

Matériaux Description Commentaires

similitudes d’ouvrage
néant

1.6.2 Liste des locaux et éléments non vérifiables

Liste des composants et locaux quin‘ont pu ére vérifiés lors du repérage et pour lesquels des investiations
complémentaires sont & réaliser pour déterminer la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation ‘ Parties du local ‘ Raison

Sans objet -

1.7  LIMITES D'INVESTIGATIONS

Le repérage a été réalisé dans un site non évacué totalement des biens et ou de personnes, en veillant
d ne pas générer de fibres.

Notre intervention s'entend dans les limites indiquées ci-dessous pour lesquelles des compléments
d'investigation pourront étre réalisées en phase travaux en cas de découvertes de matériaux suspects.

Exemple d'éléments pouvant étre découverts en phase travaux qui

Limites d'investigation z 8 h - z A
pourront nécessiter des investigations complémentaires

Eléments enterrés Fondations, réseaux, cuve enterrés, déchets

Eléments noyés ou encoffrés Conduits, panneaux, etfc.

Eléments situés a l'arriere des

Conduits, revétements, panneau, isolants, etc.
doublages

Eléments structurels Tout type de matériaux. Ex. Joints de compression, peintures, ...

Sans objet

2 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MISSION

L'article L4531-1 du Code du Travail prévoit que le maitre d'ouvrage doit mettre en ceuvre les principes
généraux de prévention définis a I'article L4121-2.

Cette mission est réalisée pour permettre a I'employeur de réaliser I'évaluation des risques d'exposition
des travailleurs & des agents chimiques dangereux lors des travaux.
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Conjointement, I'article L4531-1 du code du fravail prévoit au titre de I'évaluation des risques que le
maitre d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogene portant sur les matériaux
susceptibles d'en contenir et qui doivent faire I'objet de fravaux.

Cette mission est également soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des
matériaux ou produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 & 113 et R 4412-
139 et suivants du Code du Travail).

Les textes reglementaires mentionnés en premiére page du rapport ont servi de référence dans
I'élaboration du présent rapport.

3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

3.1 BILAN DE L’ANALYSE DOCUMENTAIRE

Documents demandés ‘ Documents remis Entreprise Description
Rapports concernant la Rapport amiante avant LEl Rapbort amiante avant
recherche d'amiante déja | travaux LEI n°® DA-210440- PP HaVaUX
réalisés 003 de 2023
Rapports concernant la Rapport amiante avant LEl Rapbort amiante avant
recherche d'amiante déja | travaux LEI n° DA-230187- PP
Lo fravaux
réalisés 001 de 2023

3.2 DATE D'EXECUTION

Date(s) de visite des locaux : 24/09/2024
Accompagnateur de I'opérateur de repérage : M. Marimoutou

3.3 ECARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR

La norme utilisée comme référence au présent rapport est la norme NF X 46-020, révision d'Aout 2017.
Selon des criteres relevés sur site (surface des locaux par exemple), l'opérateur de repérage a pu

adapter les quantités nécessaires d'échantillons de matériaux et produits indiqués dans I'annexe Al
de la norme NFX46-020 pour déterminer la présence d'amiante.

3.4 PLAN ET PROCEDURES DE PRELEVEMENTS

La mission a été réalisée dans le respect du plan et des procédures d'intervention interne.
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4 Le(s) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Le(s) laboratoire(s) utilisé(s) pour la réalisation des analyses est conforme aux attentes de l'arrété du
Ter octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante {...).

SGS

Référence COFRAC ou équivalent : N° 1-6454 rév. 8 55203165001870
7 rue Jean Grandjean - 31100 TOULOUSE

5 CROQUIS DE REPERAGE

Sur les croquis des prélevements et sondages :
- Les matériaux et produits ayant fait l'objet de prélevements sont indiqués "MP-0XX (PXXXXXX)
- la lettre figurant en fin de légende indique la présence ou non d'amiante
= -N=/[échantillon ne contient pas d'amiante
= -A =[échantillon contient de I'amiante
- Les matériaux et produits ayant fait l'objet d'un sondage sont indiqués "S-00X"
- Les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante sont indiqués "-a"
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Croquis de repérage des prélévements et sondages.

MP-046 (P402118)-N

MP-044 (P402117)-N

MP-042 (P402114)-N

MP-041 (P402113)-N MP-038 (P402111)-N

MP-040 (P402112)-N

MP-035 (P402101)-N
I}IIP-034 (P402100)-N

MP-036 (P402116)-N

Local 6

MP-043 (P402115)-N —1

Local 9 Local 10

]

TRV HEYE

Circulation

1

i N

=

Local 11

Local 12

MP-048 (P402121)-N —

A

MP-020 (P402119)-N

MP-047 (P402120)-N /'j

B B
/Local 5

2
A

MP-044 (P402122)-N

N N NN TN

B

Local 2

H— MP-001 (P402102)-N
Local 14 ~~MP-003 (P402103)-N
MP-002 (P402104)-N
MP-036 (P402105)-N
MP-037 (P402106)-N

Local 13

[~ mP-038 (P402107)-N
™~ MP-039 (P402108)-N
.5MP-035 (P402109)-N

_—

H— MP-052 (P402129)-A
— MP-053 (P402130)-A

MP-054 (P402131)-N

Local 1

/ Local 4

MP-049 (P402123)-N

Local 3

REPPBREEDT

MP-054 (P402128)-N
MP-052 (P402126)-A

MP-053 (P402127)-A
MP-051 (P402125)-N

MP-050 (P402124)-N
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Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante.

Local 13
Local 14

Local 10 Local 11
Local 6 Local 7 Local 12

‘ ™
i i , i

Circulation

];[ - MP-033-A = = =
\Cu\zh _QE S S S = _=/_ - Colle de plinthes marrons

1
1

Local 2

FERPPRERBE]

Local 1

Local 3

Colle de faience 10x10
7 MP-052-A —
S Colle de plinthes marron
/' Local 4

| T T e g 2y

e
= 0O ==
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Croquis de repérage des prélévements et sondages.

4éme étage

MP-007 (P380554)-N

MP-007 (P402085)-N MP-018 (P402084)-N MP-014 (P402081)-N MP-011 (P402078)-N MP-013 (P402080)-N MP-010 (P402077)-N
MP-016 (P7083)-N MP-007 (P380558)-N MP-012 (P402079)-N
o 17 —Fi 1

MP-015 (P402082)-N P-007 (P402074)-N

i 79 1= = i
N\

v

M
MP-020 (P402087)-N /
73— MP-006 (P402073)-A

™~ MP-005 (P402072)-A

| MP-001 (P402068)-N
[ MP-002 (P402069)-N
MP-003 (P402070)-N
MP-004 (P402071)-N

MP-007 (P380555)-N _|

— MP-008 (P402075)-N

MP-009 (P402076)-N

MP-007 (P380556)-N—| Circulation — MP-031 (P402098)-A

L3

| o I 4 R | o | 1
MP-021 (P402088)-N / \ \
MP-007 (P380557)-N MP-020 (P402086)-N MP-022 (P402089)-N | mp026 (Paosoosi - MP-029 (P402096)-N |  MP-028 (P402095)-N

MP-023 (P402090)-N MP-030 (P402097)-A

4éme étage
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4eme etage_A

MP-005-A
Dalles de sol rouges
L=t

MP-006-A
Colle bitumineuse

Circulation

e g L gy S

MP-033-A

Circulation - "
Colle de plinthes marrons

| MP-031-A

Lr-x-;—‘ ol (o B M K

I_IQI_[

Joint de dilatation souple au sol

Légende des matériaux amiantés

Dalles de sol rouges + colle bitumineuse
(sous carrelage ou lino)

[Mﬂﬂ] Colle bitumineuse (sous carrelage)

= = = = Colle de plinthes

Joint souple de dilatation au sol

#8 Isolant bitumineux sur les
cables du ventilo convecteur

MP-030-A
Isolant bitumineux sur les cables dans le ventilo convecteur

4éme étage
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LET

6 LISTE ET LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Matériaux

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

3 - Parois verticales ﬁgﬁgﬁfee
intérieures - Cloisons . Joints calicot sur doublage | RDC - Local 14; 4éme P402068; N
MP-001 seches (assemblées Bandes calicot placo étage - C415 P402102 (Apres
, A ! analyse en
préfabriquees) laboratoire)
3 - Parois verticales (;‘g;:gﬁ?e
MP-002 intérieures - Cloisons Plot de colle fixant les Plot de colle fixant le RDC - Local 14; 4éme P402069; (Aprés
séchgs (os.senr]blées, cloisons au mur doublage étage - C415 P402104 analyse en
prefabriquees) laboratoire)
3 - Parois verticales Panneaux de cloisons lisses ﬁgﬁgﬁfe
intérieures - Cloisons . RDC - Local 14; 4éme P402070; .
MP-003 N . ou moulurées, Panneaux de doublage . (Apres
seches (assemblées, Sfabriqué étage - C415 P402103 | n
oréfabriquées) préfabriquées ou non analyse e
laboratoire)
4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C403;
4éme étage - C404;
4éme étage - C405;
4éme étage - C406; Absence
4 - Plafonds et faux Is,olon’r posé dans le Laine de verre et pare 4¢me é’roge - C407; d'omicl‘n’re
MP-004 lafonds - Faux olafonds plénum au-dessus du vapeur dans le plénum 4eme étage - C408; P402071 (Apres
P P panneau de faux plafond P P 4éme étage - C409; analyse en
4éme étage - C410; laboratoire)
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;
4eme étage - C415
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LET 7

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

MP-005

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Dalle de sol

Dalles de sol rouges

4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C406;
4éme étage - C407;
4éme étage - C408;
4éme étage - C409;
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;

4éme étage - C415

P402072

Présence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire)

MP-006

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Colle bitumineuse

Colle bitumineuse

4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C403;
4éme étage - C404;
4éme étage - C405;
4éme étage - C406;
4éme étage - C407;
4éme étage - C408;
4éme étage - C409;
4éme étage - C410;
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;

4éme étage - C415

P402073

Présence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire)

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET 7

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

Matériaux . Partie du composant Description Localisation N° Prélvt Résultat
construction
Absence
d'amiante
(Aprés
analyse en
laboratoire)
4éme étage - C401; NB : Les
4éme étage - C402; prélevements
4éme étage - C403; P402074 ;
4éme étage - C404; P380554 ;
4éme étage - C405; P402074; P380555 ;
4éme étage - C406; P402085; P380556 ;
5 - Planchers et 4éme étage - C407; P380554; P380557 ;
MP-007 planchers techniques - Ragréage Ragréage 4éme étage - C408; P380555; P380558
Revétements de sols 4éme étage - C409; P380556; infirment la
4éme étage - C410; P380557; conclusion
4éme étage - C411; P380558 positive de
4éme étage - C412; I'échantillon
4éme étage - C413; P402085 .Par
4éme étage - C414; conséquent
4eme étage - C415 je conclue a
I'absence
d’'amiante
dans ce
ragréage au
4éme étage.
Absence
4 - Plafonds et faux Plaques de faux plafond RDC - Sanitaires 1; d'amiante
MP-008 Panneaux et plaques 60x120 papier & bulle + RDC - Sanitaires 2; P402075 (Aprés
plafonds - Faux plafonds lai N .
aine 4éme étage - C415 analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Couchel: Colle de Colle de carrelage 40x40 d'amiante
MP-009 planchers techniques - carrelage + Couche2: blanc 4éme étage - C414 P402076 (Apres
Revétements de sols Colle de carrelage analyse en
laboratoire)
Absence
d'amiante
MP-010 4 - Plafonds et faux Panneaux et plagues Plaques de faux plafond | s 1\ ¢iage - C414 P402077 (Aprés
plafonds - Faux plafonds 60x60 papier + laine
analyse en
laboratoire)

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

Absence
5 - Planchers et Sous-couche (carton, d'amiante
MP-011 planchers techniques - feutre, ...) de revétement | Soll pvc, colle et ragréage 4éme étage - C413 P402078 (Aprés
Revétements de sols souple analyse en
laboratoire)
3 - Parois verticales Absence
intérieures - Sous couche de ftissus Isolant polystvréne collé seme étage - C413: d'amiante
MP-012 Revétements de murs, mural, de moquette POlSTY! X 199 ’ P402079 (Apres
. . sur mur Ouest 4eme étage - C414
poteaux, cloisons, murale ou de vinyle analyse en
gaines, coffres laboratoire)
Absence
s . d'amiante
MP-013 4 - Plafonds et faux Enduit abase de ciment | g,y it ciment au plafond 4éme étage - C413 P402080 (Apres
plafonds - Plafonds lissé ou taloché
analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et \ . . d'amiante
MP-014 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage 40x40 4e\me el’roge -CAll P402081 (Aprés
- blanc 4eme étage - C412
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
RDC - Local 1; RDC -
Local 2; RDC - Local
3; RDC - Local 4; RDC
T Absence
- Local 5; 4eme d'amiante
MP-015 4 - Plafonds et faux Panneaux et plagues Dalles de fqux plofqnd gtoge - C4065 4§me P402082 (Aprés
plafonds - Faux plafonds 60x120 papier et laine étage - C407; 4eme
X L analyse en
étage - C409; 4eme laboratoire)
étage - C410; 4eme
étage - C411; 4eme
étage - C412
Absence
5 - Planchers et Colle de carrelage 40x40 dramiante
MP-016 planchers techniques - Colle de carrelage morbrég 4éme étage - C410 P402083 (Apres
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
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LET 7

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

Matériaux .
construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

Absence
d'amiante
MP-017 4 - Plafonds et faux Panneaux et plaques Plaques de faux plafond 4éme étage - C413 (Sur
plafonds - Faux plafonds en pléatre s
justificatif
daté; 2010)
Absence
5 - Planchers et Colle de carrelage 40x40 4éme étage - C406; d'amiante
MP-018 planchers techniques - Colle de carrelage Slags 4éme étage - C407; P402084 (Apres
- marbré rosé . .
Revétements de sols 4eme étage - C409 analyse en
laboratoire)
Absence
4 - Plafonds et faux dfamiante
MP-019 Panneaux et plaques Plaques de faux plafond 4eme étage - C408 (Sur
plafonds - Faux plafonds s
justificatif
daté; 2012)
RDC - Local 2; RDC -
Local 5; RDC - Local
6; RDC - Local 7; RDC
- Local 8; RDC - Local
9; RDC - Local 10;
RDC - Local 11; RDC -
Local 12; RDC - Local
13; RDC - Local 14;
4éme étage - C401;
4éme étage - C402; P402086: Absence
2 - Parois verticales Joint de mastic de vitrage - - . 4éme étage - C403; : d'amiante
L. P Joint de mastic de vitrage N . . P402087; s
MP-020 extérieures et Facades - (notamment chdssis A o 4eme étage - C404; ! (Apres
T L o des fenétres intérieures N . ! P402110;
Menuiseries extérieures aluminium) 4eme étage - C405; analyse en
N X ! P402119 .
4eme étage - C406; laboratoire)
4éme étage - C407;
4éme étage - C408;
4éme étage - C409;
4éme étage - C410;
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;
4éme étage - C415
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LET

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Prélvt

Résultat

MP-021

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage 40x40
blanc gris

4éme étage - C403;
4éme étage - C405

P402088

Absence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire)

MP-022

3 - Parois verticales
intérieures -
Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Peinture décorative
(pailletées, gouttelettes,

...)

Peinture gouttettes et
enduit ciment mural

4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C403;
4éme étage - C404;
4éme étage - C405;
4éme étage - C406;
4éme étage - C407;
4éme étage - C408;
4éme étage - C409;
4éme étage - C410;
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;
4éme étage - C415;
4éme étage -
Circulation; 4eme
étage - Sanitaires

P402089

Absence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire)

MP-023

4 - Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Peinture décorative
(pailletées, gouttelettes...)

Peinture gouttelettes et
enduit ciment au plafond

4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C403;
4éme étage - C404;
4éme étage - C405;
4éme étage - C406;
4éme étage - C407;
4éme étage - C408;
4éme étage - C409;
4éme étage - C410;
4éme étage - C411;
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;
4éme étage - C415;
4éme étage -
Circulation; 4eme
étage - Sanitaires

P402090

Absence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire)
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LET 7

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

4éme étage - C401;
4éme étage - C402;
4éme étage - C403;
4éme étage - C404;
4éme étage - C405;
4éme étage - C406;
4éme étage - C407;

N X ! Absence
4eme étage - C408; d'amiante
4 - Plafonds et faux Enduit a base de ciment Enduit de débullage sur 4éme étage - C409; N
MP-024 . . . N . . P402091 (Apres
plafonds - Plafonds lissé ou taloché plafond béton 4eme étage - C410;

N . ! analyse en
4eme étage - C411; laboratoire)
4éme étage - C412;
4éme étage - C413;
4éme étage - C414;
4éme étage - C415;

4éme étage -
Circulation; 4eme
étage - Sanitaires
3 - Parois verticales Absence
intérieures - Cloisons Panneaux de cloisons lisses Cloison Coupe feu en RDC - Circulation; d'amiante
MP-025 N . ou moulurées, up 4éme étage - P402092 (Apres
seches (assemblées, . L platre . .
- P prefabriquées ou non Circulation analyse en
préfabriquées) .
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Colle de carrelage 40x40 d'amiante
MP-026 planchers techniques - Colle de carrelage morrong 4éme étage - C404 P402093 (Apres
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
3 - Parois verticales Absence
intérieures - d'amiante
MP-027 Revétements de murs, Colle de faience Colle de plinthes marron 4eme étage - C404 P402094 (Apres
poteaux, cloisons, analyse en
gaines, coffres laboratoire)
Absence
5 - Planchers et . . . . d'amiante
MP-028 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage gris 4§me e,’rcuge - C401; P402095 (Apres
A 40x40 4éme étage - C402
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
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LET

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

Matériaux . Partie du composant Description Localisation N° Prélvt Résultat
construction
8 - Equipements divers et Absepce
accessoires - Isolant thermique Isolant noir dans le ventilo d'amiante
MP-029 19 4&me étage - C401 P402096 (Aprés
Convecteurs et cartonné convecteur
- p . analyse en
radiateurs electriques .
laboratoire)
. . Présence
8- EngpéirgsgiTrsefl_vers ef Isolant bitumineux sur les d'amiante
MP-030 Tresse des diffuseurs cdbles dans le ventilo 4éme étage - C401 P402097 (Apres
Convecteurs et
- j ) convecteur analyse en
radiateurs électriques .
laboratoire)
Présence
5 - Planchers et . . . . . . N . d'amiante
MP-03] planchers techniques - Jom’ryde dilatation et Joint de dilatation souple 4éme étage - P402098 (Aprés
- d'assemblage au sol Circulation
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Sous-couche (carton, Sol pvc, colle, ragréage seme étage - d'amiante
MP-032 planchers techniques - feutre, ...) de revétement (sous couche de Sonitoirgs P402099 (Aprés
Revétements de sols souple carrelage) analyse en
laboratoire)
Présence
d'amiante
(Sur
3 - Parois verticales anciennes
intérieures - RDC - Circulation; analyses; Cf
MP-033 Revétements de murs, Colle de faience Colle de plinthes marrons 4eme étage - prélevements
poteaux, cloisons, Circulation 370056 et
gaines, coffres 370060 du
rapport LEI
DA-210440-
003)
Absence
5 - Planchers ef Colle de carrelage 40x40 dfamiante
MP-034 planchers techniques - Colle de carrelage ge RDC - Local 14 P402100 (Aprés
A blanc (couche supérieure)
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
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LET 7

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

Moquette et colle Absence
5 - Planchers et e . . d'amiante
MP-035 planchers techniques - Colle non bitumineuse (couche |hfer|§ure) RDC - Local 13; RDC - P402109; (Apres
A Colle non bitumineuse Local 14 P402101
Revétements de sols e analyse en
(couche inférieure) .
laboratoire)
RDC - Local 1; RDC -
Local 2; RDC - Local
3; RDC - Local 4; RDC
3 - Parois verticales - Local 5; RDC - Local Absence
intérieures - Peinture décorative Peinfure qouttelettes et 6; RDC - Local 7; RDC P402105: d'amiante
MP-036 Revétements de murs, (pailletées, gouttelettes, c9 - Local 8; RDC - Local ' (Apres
. enduit ciment mural . - P402116
poteaux, cloisons, .. 9; RDC - Local 10; analyse en
gaines, coffres RDC - Local 11; RDC - laboratoire)
Local 12; RDC - Local
13; RDC - Local 14;
RDC - Circulation
RDC - Local 10; RDC - obsence
MP-037 4 - Plafonds et faux Peinture décorative Peinture gouttelettes et Local 11; RDC - Local P402106 (Aprés
plafonds - Plafonds (pailletées, gouttelettes...) | enduit ciment sur plafond 12; RDC - Local 13; P
analyse en
RDC - Local 14 .
laboratoire)
. Absence
S - Planchers et Sous-couche (carfon, sol pve gris, colle et fonal 10,80 - tocal | paozioz; | camianie
MP-038 planchers techniques - feutre, ...) de revétement pve grs, . ’ . ! (Aprés
A ragréage 11; RDC - Local 12; P402111
Revétements de sols souple analyse en
RDC - Local 13 .
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Colle de carrelage d'amiante
MP-039 planchers techniques - Colle de carrelage . 1Age RDC - Local 13 P402108 (Aprés
A (couche intermédiaire)
Revétements de sols analyse en
laboratoire)

Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr
SAS au Capital de 250 000€ - SIRET 40037564800054 - 71208

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024

Page 20 sur 153



Repérage amiante avant fravaux
DA-240347-001-TRV

LET 7

Matériaux

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

Absence
5 - Planchers et Joint de dilatation et d'amiante
MP-040 planchers techniques - . Joint de dilatation au sol RDC - Circulation P402112 (Aprés
A d'assemblage
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
3 - Parois verticales RDC - Local 1; RDC - AI\bse.nce
intérieures - Cloisons Bandes calicot sur cloison Local 2; RDC - Local d'amiante
MP-041 seches (assemblées, Bandes calicot placo 6; RDC - Local 7; RDC P402113 (Apres
préfabriquées) - Local 8 analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Sous-couche (carton, . d'amiante
MP-042 planchers techniques - feutre, ...) de revétement Sol pve vert, colle ef RDC - |fOC0| é; RDC - P402114 (Aprés
- ragreage Local 7; RDC - Local 8
Revétements de sols souple analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Colle de carrelage + d'amiante
MP-043 planchers techniques - Colle de carrelage ~1age RDC - Local 6 P402115 (Aprés
- chape (couche inférieure)
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
RDC - Local 1; RDC -
Local 2; RDC - Local
3; RDC - Local 4; RDC
- Local 5; RDC - Local
6; RDC - Local 7; RDC
- Local 8; RDC - Local
9; RDC - Circulation;
RDC - Local 1; RDC - Absence
4 - Plafonds et faux Enduit d base de ciment Enduit de débullage sur L.OCO| 2 RDC - L_OCOI P402117; d omm\n’re
MP-044 . . . 4; RDC - Local 5; RDC (Apres
plafonds - Plafonds lissé ou taloché plafond béton i P402122
- Local é; RDC - Local analyse en
7: RDC - Local 8; RDC laboratoire)
- Local 9; RDC - Local
10; RDC - Local 11;
RDC - Local 12; RDC -
Local 13; RDC - Local
14; RDC - Circulation;
RDC - Sanitaires 1;
RDC - Sanitaires 2

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

LET 7

Composant de la

Matériaux construction Partie du composant Description Localisation N° Prélvt Résultat
Absence
d'amiante
(Sur
5 - Planchers et anciennes
MP-045 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de ngrgtlaoge 10x20 RDC - Circulation srré?gf:;;;ff
Revétements de sols ne 370146 du
rapport LEI
DA-210440-
003)
3 - Parois verticales Absence
intérieures - Sous couche de tissus Revatement mural collé + d'amiante
MP-046 Revétements de murs, mural, de moquette int RDC - Local 7 P402118 (Apres
poteaux, cloisons, murale ou de vinyle penture analyse en
gaines, coffres laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Joint de dilatation et d'amiante
MP-047 planchers techniques - d'assemblage Joint de dilatation au sol RDC - Local 5 P402120 (Apres
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et Sous-couche (carton, Sol pve bleu, colle et 'Egccol_ ;ogglcl 'ESEOI d'amiante
MP-048 planchers techniques - feutre, ...) de revétement ra réo, o 3: RDC ’ Local 4: RDC P402121 (Apres
Revétements de sols souple greag ! ' analyse en
- Local 5 .
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et d'amiante
MP-049 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage 50x50 RDC - Local 4 P402123 (Apres
Revétements de sols analyse en
laboratoire)

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET

Composant de la

Matériaux

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

construction

Partie du composant Description Localisation N° Prélvt Résultat

. - Absence
3 - Parois verticales . ) A
intérieures - Cloisons Panneaux de cIOJsons lisses Panneaux de cloisons d omm\n‘re
MP-050 R . ou moulurées, ] - . RDC - Local 4 P402124 (Apres
seches (assemblées, . L avec bois peint et isolant
, S prefabriquées ou non analyse en
préfabriquées) .
laboratoire)
Absence
5 - Planchers et RDC - Sanitaires 1: d'amiante
MP-051 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage 5x5 . ¢ P402125 (Apres
A RDC - Sanitaires 2
Revétements de sols analyse en
laboratoire)
3 - Parois verticales Présence
intérieures - o d'amiante
. . . RDC - Sanitaires 1; P402126; N
MP-052 Revétements d.e murs, Colle de faience Colle de plinthes marron RDC - Sanitaires 2 P402129 (Apres
poteaux, cloisons, analyse en
gaines, coffres laboratoire)
3 - Parois verticales Présence
intérieures - o d'amiante
. . . RDC - Sanitaires 1; P402127; N
MP-053 Revétements d.e murs, Colle de faience Colle de faience 10x10 RDC - Sanitaires 2 P402130 (Apres
poteaux, cloisons, analyse en
gaines, coffres laboratoire)
3 - Parois verticales Absence
intérieures - Peinture décorative . o d'amiante
. S Peinture gouttelettes et RDC - Sanitaires 1; P402128; N
MP-054 Revétements d.e murs, (pailletées, gouttelettes, enduit ciment RDC - Sanitaires 2 P402131 (Apres
poteaux, cloisons, ..) analyse en
gaines, coffres laboratoire)
Absence
d'amiante
(Sur
anciennes
5 - Planchers et N . analyses; Cf
; 4éme étage - La
MP-055 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage 10x10 . . prélevements
A Circulation o
Revétements de sols n°370057 et
370061 du
rapport LEl n°
DA-210440-
003)
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Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

LET

Matériaux

Composant de la

construction

Partie du composant

Description

Localisation

N° Préivt

Résultat

Absence
5 - Planchers et tome Slage - d Grznslgrn’re
MP-056 planchers techniques - Colle de carrelage Colle de carrelage ctag L
~ Sanitaires justificatif
Revétements de sols ..
daté; post
1997)
3 - Parois verticales O/|°I\bse.nce
L amiante
interieures - 4&me étage - (Sur
MP-057 Revétements de murs, Colle de faience Colle de plinthes ctag RO
. Sanitaires justificatif
poteaux, cloisons, ..
gaines, coffres do]t (;’?%OST
3 - Parois verticales Absence
intérieures - seme étage - d'amiante
MP-058 Revétements de murs, Colle de faience Colle de faience o199 (Sur
B Sanitaires s
poteaux, cloisons, justificatif
gaines, coffres daté)
Absence
3 - Parois verticales . . d'amiante
. . Panneaux de cloisons lisses . N .
intérieures - Cloisons p Panneaux de cloisons en 4eme étage - (Sur
MP-059 R ; ou moulurées, A e Lo
seches (assemblées, . L platre Sanitaires justificatif
- A préfabriquées ou non 5.
préfabriquées) daté; post
1997)
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LET

7 LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

N°de

P Résultat Description Localisation
prélevement

P380554 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C408

P380555 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C408

P380556 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C409

P380557 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C407

. . N . | »f"%v‘ ‘ 3

P380558 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C412 X
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LET

N°de
prélevement

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Description

Localisation

P402068 Absence d'amiante Joints calicot sur doublage placo 4eme étage - C415
P402069 Absence d'amiante Plot de colle fixant le doublage 4éme étage - C415
P402070 Absence d'amiante Panneaux de doublage 4éme étage - C415
P402071 Absence d'amiante Laine de verre et pare vapeur dans le plénum 4éme étage - C415
P402072 Présence d'amiante Dalles de sol rouges 4éme étage - C415
P402073 Présence d'amiante Colle bitumineuse 4éme étage - C415

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr
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%g Repérage amiante avant travaux
LEI ) (e DA-240347-001-TRV
—_——

z N il Résultat Description Localisation
prélevement

P402074 Absence d'amiante Ragréage 4eme étage - C415
P402075 Absence d'amiante Plagues de faux plafond 60x120 papier a bulle + laine 4eme étage - C415
P402076 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 blanc 4éme étage - C414
P402077 Absence d'amiante Plaques de faux plafond 60x40 papier + laine 4eme étage - C414
P402078 Absence d'amiante Soll pvc, colle et ragréage 4éme étage - C413
P402079 Absence d'amiante Isolant polystyréne collé sur mur Ouest 4éme étage - C413

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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%g Repérage amiante avant travaux
LEI ) (e DA-240347-001-TRV
——

s I‘\l"de Résultat Description Localisation
préelevement

P402080 Absence d'amiante Enduit ciment au plafond 4éme étage - C413
P402081 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 blanc 4éme étage - C412
P402082 Absence d'amiante Dalles de faux plafond 60x120 papier et laine 4éme étage - C412
P402083 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 marbré 4éme étage - C410
P402084 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 marbré rosé 4éme étage - C409
P402085 Absence d'amiante Ragréage 4éme étage - C408

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET

N°de

prélevement

P402086

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Absence d'amiante

Description

Joint de mastic de vitrage des fenétres intérieures

Localisation

4eme étage - C407

P402087

Absence d'amiante

Joint de mastic de vitrage des fenétres intérieures

4éme étage - C413

P402088

Absence d'amiante

Colle de carrelage 40x40 blanc gris

4éme étage - C405

P402089

Absence d'amiante

Peinture gouttettes et enduit ciment mural

4éme étage - C405

P402090

Absence d'amiante

Peinture gouttelettes et enduit ciment au plafond

4éme étage - C405

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET

N°de
prélevement

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Description

Localisation

P402091 Absence d'amiante Enduit de débullage sur plafond béton 4éme étage - Circulation
P402092 Absence d'amiante Cloison Coupe feu en platre 4éme étage - Circulation
P402093 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 marron 4eme étage - C404
P402094 Absence d'amiante Colle de plinthes marron 4eme étage - C404
P402095 Absence d'amiante Colle de carrelage gris 40x40 4éme étage - C401
P402096 Absence d'amiante Isolant noir dans le ventilo convecteur 4éme étage - C401

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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LET

N°de
prélevement

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Description

Localisation

Photo

P402097 Présence d'amiante [Isolant bitumineux sur les cdbles dans le ventilo convecteur 4éme étage - C401
P402098 Présence d'amiante Joint de dilatation souple au sol 4éme étage - Circulation
P402099 Absence d'amiante Sol pvc, colle, ragréage (sous couche de carrelage) 4eme étage - Sanitaires
P402100 Absence d'amiante Colle de carrelage 40x40 blanc (couche supérieure) RDC - Local 14
P402101 Absence d'amiante Colle non bitumineuse (couche inférieure) RDC - Local 14
P402102 Absence d'amiante Joints calicot sur doublage placo RDC - Local 14
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LET

N°de

prélevement

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Description

Localisation

P402103 Absence d'amiante Panneaux de doublage RDC - Local 14
P402104 Absence d'amiante Plot de colle fixant le doublage RDC - Local 14
P402105 Absence d'amiante Peinture gouttelettes et enduit ciment mural RDC - Local 14
P402106 Absence d'amiante Peinture gouttelettes et enduit ciment sur plafond RDC - Local 14
P402107 Absence d'amiante Sol pvc gris, colle et ragréage RDC - Local 13
P402108 Absence d'amiante Colle de carrelage (couche intermédiaire) RDC - Local 13
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LET 7

N°de

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

P Résultat Description Localisation
prélevement

P402109 Absence d'amiante Moquette et colle (couche inférieure) RDC - Local 13
P402110 Absence d'amiante Joint de mastic de vitrage des fenétres intérieures RDC - Local 12
P402111 Absence d'amiante Sol pvc gris, colle et ragréage RDC - Local 9
P402112 Absence d'amiante Joint de dilatation au sol RDC - Circulation
P402113 Absence d'amiante Bandes calicot sur cloison placo RDC - Local 7
P402114 Absence d'amiante Sol pvc vert, colle et ragréage RDC - Local 7
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@g Repérage amiante avant travaux
LEI ) (e DA-240347-001-TRV
—_——

z N il Résultat Description Localisation
prélevement

P402115 Absence d'amiante Colle de carrelage + chape (couche inférieure) RDC - Local 6
P402116 Absence d'amiante Peinture gouttelettes et enduit ciment mural RDC - Local 6
P402117 Absence d'amiante Enduit de débullage sur plafond béton RDC - Local 6
P402118 Absence d'amiante Revétement mural collé + peinture RDC - Local 7
P402119 Absence d'amiante Joint de mastic de vitrage des fenétres intérieures RDC - Local 5
P402120 Absence d'amiante Joint de dilatation au sol RDC - Local 5
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LET

N°de

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

P Résultat Description Localisation
prélevement
P402121 Absence d'amiante Sol pvc bleu, colle et ragréage RDC - Local 5
RDC - Local 1; RDC - Local 2; RDC - Local 3; RDC -
P402122 Absence d'amiante Enduit de débullage sur plafond béton Local 4; RDC - Local 5; RDC - Local 6; RDC - Local
7: RDC - Local 8; RDC - Local 9
P402123 Absence d'amiante Colle de carrelage 50x50 RDC - Local 4
P402124 Absence d'amiante Panneaux de cloisons avec bois peint et isolant RDC - Local 4
P402125 Absence d'amiante Colle de carrelage 5x5 RDC - Sanitaires 2
P402126 Présence d'amiante Colle de plinthes marron RDC - Sanitaires 2
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LET

N°de
prélevement

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Résultat

Description

Localisation

P402127 Présence d'amiante Colle de faience 10x10 RDC - Sanitaires 2
P402128 Absence d'amiante Peinture gouttelettes et enduit ciment RDC - Sanitaires 2
P402129 Présence d'amiante Colle de plinthes marron RDC - Sanitaires 1
P402130 Présence d'amiante Colle de faience 10x10 RDC - Sanitaires 1
P402131 Absence d'amiante Peinture gouttelettes et enduit ciment RDC - Sanitaires 1
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LET |7

Repérage amiante avant fravaux
DA- 240347-001-TRV

8 ANNEXES

8.1

RAPPORTS D'ESSAIS DE LABORATOIRE

sur www.cofrac.fr

Page 1 sur 10 ‘ﬂfl‘ﬂ‘
Accréditation
N° 1-6454
A | Portée disponible
=

ESSAIS

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

( Cde: 240347-001_240926-110925 \( LEI LYONNAISE DENVIRONNENMENT &
- D'INGENIERIE

i 42 RUE SIMONE VEIL
Devis:  DE24-0604 69200 VENISSIEUX
Regu le, 27/09/24 Prélevé le  24/09/24 FRANCE
Demandeur: M. BAILLEUL Romain

(Toulouse‘ le2-oct.-24 )
Commentaire:
RAPPORT D'ESSAI

- Référence Commande : 240347-001_240926-110925
- Type Analyse : MATERIAUX
N\ J

Technigue analytique :

Les analyses couvertes par I'accréditation sont réalisées conformément a I'arrété du 01 Octobre 2019.
Les couches décrites entre parenthéses dans le rapport ne sont pas soumises & analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte a étre préparé.

AM24-10252

SiMOLP:

Identification par Microscopie Optique & Lumiere Polarisée selon méthode inteme + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d’amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d’au moins 95%.

« Amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2pm.

SiMETA:

Identification par Microscopie Electronique a Transmission Analytique (Méthodes intemes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon, deux préparations différentes peuvent étre utilisées

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépét sur grille de microscopie.

La limite de détection a 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite
de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

Un matériau peut étre constitué d’'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant étre distingué des autres éléments par superposition ou
stratification, une couche peut étre homogéne ou hétérogéne a I'eeil nu.

Si pour une couche la quantité de matiére n’atteint pas la quantité de matiére minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci
ne constituera pas une couche & proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas étre garantie dans cette partie de I'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante

2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d’autres fibres minérales susceptibles d’étre inhalées
Morphologie NC = Morphologie non conforme a une fibre d’amiante
EDX NC = Composition chimique non conforme & une fibre d’amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme a une fibre d’amiante

OLIVIA TESTE
Responsable adjoint UT

P/O THOMAS BAS
Responsable UT
(signature électronique)

SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laoraioks os Toukouss 2 éa Thisaud, 7 1us Jaan Grandean 21100 Tououss - 1+33 (31551 M 2323 -
Membre du groupe SGS
Siége sccial 20 Avenue Avistide Briand 84111 ARCUEIL CECEX - S.A.S. au capital de 3 172513 € - APE 70102~ SREN $52 051550 - N° TVA Intracommunautaire : FR B1 552 031 650
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Accréditation

N° 1-6454

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ESSALS

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*} " (portée
disponible sur wwaw.cofrac.fr}

(To*) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) & Toulouse - COFRAC N° 1-8454

(To) : Essai sous traité 8 SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) & Toulouse

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 10 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni alération ne pourra y étre portée aprés
communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit étre inclus entiérement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis & l'analyse et est émis par la Société é a ses it Général de Services (disponibles sur
WWW.SGS. d- ti ditions-of-services-francais).
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la
limite des instructions du Client. La responsabilité¢ de la Société est exclusivement engagée vis -a-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie & une transaction d
‘exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélevement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les éristi iees a |'é i ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s’appliquent a
I'échantillon tel qu'il a été regu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavoraiois oa Toukoes 21 ds Thinaud, 7 s Jsan Grancjaan 31100 Toueuss - 1+33 (3

51M2323-

| Membre du groupe S5
Siége sccial - 20 Avenue Avistide Briand 84111 ARCUEIL CEDEX - SA.S. au captal de 3 172513 € - APE 7610Z- SIREN §52 051 550 - N° TVA Intracommunautaire : FR 81 552 631650
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Accréditation
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Portée disponible
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ESSALS

Bulletin d'Analyse

Référence client Description visuelle Commentaires Nb Méthode Analyste Résultats
(To%) prépa + (To%)
Nb
grilles
(To ")
P402068 - 1 Detail Couches a Platre + carton + peinture blanche 4eme etage - C415 1(2 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Joints inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.001 calicot sur doublage NFX 43-050 + - ogie
placo MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402069 - 1 Detail Couches a Platre + peinture grise 4eme etage - C415 | 1(2 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Plotde inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.002 colle fixant le NFX 43-050 + - ogie
doublage MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402070 - 1 Detail Couches a Platre + carton + papier peint 4eme etage - C415 | 1(2 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Panneaux marron inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.003 de doublage NFX 43-050 + - ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402071 -1 Detail Couches a Matériau fibreux jaune + carton + 4eme etage - C415 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Laine de colle bitumineuse inséparables (3) grilles) Préparation détectée
AM24-10252.004 | veme et pare vapeur chloroforme -
dans le plenum NFX 43-050 +

MLE-CONS-LAB-242

P402072 -1 Detail Couches a Dalle dure rouge 4eme etage - C415 12 MET - JBA Amiante Non
analyser Dalles de grilles) Préparation détectée
AM24-10252.005 sol rouges chloroforme Chrysotile
NFX 43-050 +

MLE-CONS-LAB-242

P402073 -1 Detail Couches a Colle dure bitumineuse + matériau 4eme etage - C415 12 MET - JBA Amiante Non
analyser Colle dur gris + trace platre grilles) Préparation détectée
AM24-10252.006 bitumineuse inséparables (2) chloroforme Chrysotile
NFX 43-050 +
MLE-CONS-LAB-242
P402074 -1 Detail Couches a Matériau dur gris 4eme etage - C415 | 1(2 MET - dqu Amiante non | Non
analyser Ragreage grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.007 NFX 43-050 + -

MLE-CONS-LAB-243

P402075 -1 Detail Couches a Matériau fibreux jaune + papier 4eme etage - C415 1(2 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Plaques de blanc inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.008 faux plafond 60x120 NFX 43-050 + - ogie
papier a bulle laine MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402076 -1 Detail Couches a Colle dure grise 4eme etage - C414 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Couche1 grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.009 | Colle de carrelage NFX 43-050 + -
Couche2 Colle de MLE-CONS-LAB-243
carrelage 40x40
blanc
P402077 -1 Detail Couches a Matériau fibreux jaune + peinture 4eme etage - C414 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Plaques de blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.010 faux plafond 60x60 NFX 43-050 + -
papier laine MLE-CONS-LAB-243

| Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavoioie s Toukuss 2/ da Thivaws, 7 1us Jasn Grancfean 2100 Tououss - L+33 {35561 41 2323 -

| Membre du groupe S5
Siége sccial - 20 Avenue Avistide Briand 84111 ARCUEIL CECEX - SA.S. au captal de 3 172513 € - APE 70102~ SIREN §52 051 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 01 5

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr
SAS au Capital de 250 000€ - SIRET 40037564800054 - 71208
Page 39 sur 153



LET |7

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

fenetres interieures

MLE-CONS-LAB-243

Page 4 sur 10
U cofrac
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
ESSALS
Référence client Description visuelle Commentaires Nb Méthode Analyste Résultats Autres
(To*) prépa + (To*) Fibres
Nb (I<3pm
grilles )
(To*)
P402078 -1 Detail Couches a Matériau dur rose + colle jaune 4eme etage - C413 12 MET - EMI Amiante non Non
analyser Soll pvc inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.065 colle et ragreage NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402078 -2 Detail Couches a Dalle souple beige 4eme etage - C413 1(2 MET - EMI Amiante non Non
analyser Soll pvc grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.086 colle et ragreage NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402079 -1 Detail Couches a Polystyrene + matériau souple 4eme etage - C413 1(2 MET - JBA Amiante non Non
analyser Isolant blanc inséparables (3) grilles) Préparation détectée
AM24-10252.012 | polystyrene colle sur chloroforme i
mur NFX 43-050 +
MLE-CONS-LAB-242
P402080 -1 Detail Couches a Vrac matériau dur gris 4eme etage - C413 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Enduit grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.013 ciment au plafond NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402081 -1 Detail Couches a Colle dure grise 4eme etage - C412 1(2 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.014 camelage 40x40 NFX 43-050 + - ogie
blanc MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402082 -1 Detail Couches a Matériau fibreux jaune + peinture 4eme etage - C412 1@ MET - LFA Amiante non Non
analyser Dalles de blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.015 | faux plafond 60x120 NFX 43-050 + -
papier et laine MLE-CONS-LAB-243
P402083 -1 Detail Couches a Colle dure grise 4eme etage - C410 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.016 carelage 40x40 NFX 43-050 + N
marbre MLE-CONS-LAB-243
P402084 - 1 Detail Couches a Colle dure grise + trace peinture 4eme etage - C409 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.017 camelage 40x40 NFX 43-050 + -
marbre rose MLE-CONS-LAB-243
P402085 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + matériau dur 4eme etage - C408 | 3(6 MET - EMI Amiante Oui(M
analyser Ragreage blanc inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.018 NFX 43-050 + Chrysotile ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402086 - 1 Detail Couches a Mastic dur marron + peinture 4eme etage - C407 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Joint de blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.019 | mastic de vitrage des NFX 43-050 + -
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P402087 -1 Detail Couches a Mastic dur marron + peinture 4eme etage - C413 12 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Joint de blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.020 | mastic de vitrage des NFX 43-050 + - ogie
fenetres interieures MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402088 -1 Detail Couches a Colle dure grise 4eme etage - C405 1(2 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.021 carrelage 40x40 NFX 43-050 + - ogie
blanc gris MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402089 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture 4eme etage - C405 12 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Peinture blanche inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.022 gouttettes et enduit NFX 43-050 + i ogie
ciment mural MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402090 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture beige 4eme etage - C405 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Peinture inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.023 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + -
ciment au plafond MLE-CONS-LAB-243
P402091 -1 Detail Couches a Matériau dur gris 4eme etage - 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Enduit de Circulation grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.024 debullage sur NFX 43-050 + -
plafond beton MLE-CONS-LAB-243
P402092 - 1 Detail Couches a Platre + carton + peinture blanche 4eme etage - 12 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Cloison inséparables (3) Circulation grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.025 | Couope feu en platre NFX 43-050 + - ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402093 -1 Detail Couches a Colle dure grise 4eme etage - C404 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.026 carelage 40x40 NFX 43-050 + N
marron MLE-CONS-LAB-243
P402094 -1 Detail Couches a Colle dure grise + trace peinture 4eme etage - C404 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de beige inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.027 plinthes marron NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402095 - 1 Detail Couches a Colle dure grise + trace colle 4eme etage - C401 1(2 MET - LFA Amiante non | Oui(M
analyser Colle de jaune inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.028 carrelage gris 40x40 NFX 43-050 + - ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402096 -1 Detail Couches a Matériau fibreux jaune + matériau 4eme etage - C401 12 MET - dqu Amiante non | Non
analyser Isolant noir fibreux noir inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.029 dans le ventilo NFX 43-050 + -

7]
o}
»

France |

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavoioie s Toukuss 2/ da Thivaws, 7 1us Jasn Grancfean 2100 Tououss - L+33 {35561 41 2323 -

Membre du groupe S8S
Siége sccial - 20 Avenue Aristide Eriand 94111 ARCUEIL CECEX - S.A 8. au capital de 5 172513 € - APE 70102~ SIREN 552 651 856 - N° TVA Intracommunautaire : FR 81 552 051650

Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024

SAS au Capital de 250 000€ - SIRET 40037564800054 - 71208




LET |7

Repérage amiante avant fravaux

DA-240347-001-TRV

Page 6 sur 10 “’fr-‘
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
ESSALS
Référence client Description visuelle Commentaires Nb Méthode Analyste Résultats Autres
(To*) prépa + (To*) Fibres
Nb (I<3pm
grilles )
(To*)
P402097 -1 Detail Couches a Matériau souple bitumineux 4eme etage - C401 1(2 MET - JBA Amiante Non
analyser Isolant grilles) Préparation détectée
AM24-10252.030 | bitume sur les cables chloroforme Chrysotile
dans le ventilo NFX 43-050 +
convecteur MLE-CONS-LAB-242
P402098 - 1 Detail Couches a Joint souple gris + matériau dur 4eme etage - 2(4 MET - JBO Amiante Non
analyser Joint de gris inséparables (3) Circulation grilles) Préparation détectée
AM24-10252.031 dilatation souple au chloroforme Chrysotile
sol NFX 43-050 +
MLE-CONS-LAB-242
P402099 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + fibres blanches 4eme etage - 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Sol pvc inséparables (3) Sanitaires grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.032 | colle ragreage sous NFX 43-050 + i
couche de carrelage MLE-CONS-LAB-243
P402100 - 1 Detail Couches a Colle dure grise RDC - Local 14 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.033 caelage 40x40 NFX 43-050 + -
blanc couche MLE-CONS-LAB-243
superieure
P402101 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture beige RDC - Local 14 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Colle non inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.034 | bitumineuse couche NFX 43-050 + -
inferieure MLE-CONS-LAB-243
P402102 -1 Detail Couches a Platre + carton + peinture verte RDC - Local 14 12 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Joints inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.035 | calicot sur doublage NFX 43-050 + - ogie
placo MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402103 -1 Panneaux de Platre + carton inséparables (3) RDC - Local 14 12 MET - dqu Amiante non Oui(M
doublage grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.036 NFX 43-050 + = ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402104 -1 Plot de colle fixant le Polystyréne + matériau dur blanc RDC - Local 14 12 MET - JBA Amiarite non Non
doublage inséparables (3) grilles) Préparation détectée
AM24-10252.037 chloroforme -
NFX 43-050 +
MLE-CONS-LAB-242
P402105 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture beige RDC - Local 14 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Peinture inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.038 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + -
ciment mural MLE-CONS-LAB-243
P402106 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture beige RDC - Local 14 12 MET - dqu Amiante non | Non
analyser Peinture inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.039 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + -
ciment sur plafond MLE-CONS-LAB-243
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P402107 -1 Detail Couches a Matériau dur rose + colle jaune RDC - Local 13 1(2 MET - EMI Amiante non Non
analyser Sol pvc gris inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.067 colle et ragreage NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402107 -2 Detail Couches a Dalle souple grise RDC - Local 13 1(2 MET - EMI Amiante non Non
analyser Sol pvc gris grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.068 colle et ragreage NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402108 -1 Detail Couches a Colle dure gris clair (+carrelage RDC - Local 13 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de blanc) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.069 carrelage couche NFX 43-050 + i
intermediaire MLE-CONS-LAB-243
P402108 -2 Detail Couches a Matériau dur rose foncé + colle RDC - Local 13 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de jaune inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.070 caelage couche NFX 43-050 + -
intermediaire MLE-CONS-LAB-243
P402109 -1 Detail Couches a Moquette bleue + colle jaune RDC - Local 13 1(2 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Moquette inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.042 et colle couche NFX 43-050 + - ogie
inferieure MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402110-1 Detail Couches a Mastic dur marron + peinture grise RDC - Local 12 12 MET - dqu Amiante non | Oui(M
analyser Joint de inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.043 | mastic de vitrage des NFX 43-050 + - ogie
fenetres interieures MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402111 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + colle jaune RDC - Local 9 12 MET - dqu Amiante non Non
analyser Sol pvc gris inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.044 colle et ragreage NFX 43-050 + =
MLE-CONS-LAB-243
P402112-1 Detail Couches a Joint souple blanc RDC - Circulation 12 MET - JBA Amiante non Non
analyser Joint de grilles) Préparation détectée
AM24-10252.045 dilatation au sol chloroforme -
NFX 43-050 +
MLE-CONS-LAB-242
P402113 -1 Detail Couches a Platre + papier + peinture blanche RDC - Local 7 1(2 MET - dqu Amiante non | Non
analyser Bandes inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.046 calicot sur cloison NFX 43-050 + -
placo MLE-CONS-LAB-243
P402114 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + colle jaune RDC - Local 7 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Sol pvc inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.071 vert colle et NFX 43-050 + -
ragreage MLE-CONS-LAB-243
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P402114 -2 Detail Couches a Dalle souple noire/bleue RDC - Local 7 1(2 MET - LFA Amiante non Non
analyser Sol pvc grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.072 vert colle et NFX 43-050 + -
ragreage MLE-CONS-LAB-243
P402115 -1 Detail Couches a Colle dure gris clair (+carrelage RDC - Local 6 1(2 MET - LFA Amiante non | Non
analyser Colle de blanc) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.073 carrelage chape NFX 43-050 + -
couche inferieure MLE-CONS-LAB-243
P402115-2 Detail Couches a Matériau dur rose foncé + colle RDC - Local 6 12 MET - LFA Amiante non Non
analyser Colle de Jaune inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.074 carrelage chape NFX 43-050 + i
couche inferieure MLE-CONS-LAB-243
P402116 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture RDC - Local 6 1@ MET - dqu Amiante non Non
analyser Peinture blanche inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.049 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + -
ciment mural MLE-CONS-LAB-243
P402117 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + trace peinture RDC - Local 6 1(2 MET - dqu Amiante non | Non
analyser Enduit de blanche inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.050 debullage sur NFX 43-050 + -
plafond beton MLE-CONS-LAB-243
P402118 -1 Detail Couches a Platre + papier + peinture beige RDC - Local 7 12 MET - dqu Amiante non Non
analyser inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.051 Revetement mural NFX 43-050 + -
colle peinture MLE-CONS-LAB-243
P402119 -1 Detail Couches a Mastic dur marron + peinture RDC - Local 5 12 MET - dqu Amiante non Non
analyser Joint de beige inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.052 | mastic de vitrage des NFX 43-050 + N
fenetres interieures MLE-CONS-LAB-243
P402120 -1 Detail Couches a Matériau dur marron RDC - Local 5 12 MET - dqu Amiante non Non
analyser Joint de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.053 dilatation au sol NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402121 -1 Detail Couches a Matériau dur rose + colle jaune RDC - Local 5 1(2 MET - JBA Amiante non | Non
analyser Sol pvc inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.075 bleu colle et NFX 43-050 + -
ragreage MLE-CONS-LAB-243
P402121-2 Detail Couches a Dalle souple grise RDC - Local 5 12 MET - JBA Amiante non Non
analyser Sol pvc grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.076 bleu colle et NFX 43-050 + -
ragreage MLE-CONS-LAB-243
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P402122 -1 Detail Couches a Matériau dur gris RDC - Local 1; RDC 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Enduit de - Local 2; RDC - grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.055 debullage sur Local 3; RDC - NFX 43-050 + -
plafond beton Local 4; RDC - MLE-CONS-LAB-243
Local 5; RDC -
Local 6; RDC -
Local 7; RDC -
Local 8; RDC -
Local 9
P402123 -1 Detail Couches a Colle dure gris foncé (+canelage RDC - Local 4 12 MET - JBA Amiante non | Non
analyser Colle de blanc) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.077 caielage 50x50 NFX 43-050 + n
MLE-CONS-LAB-243
P402123 -2 Detail Couches a Matériau dur gris clair + colle RDC - Local 4 1(2 MET - JBA Amiante non Non
analyser Colle de Jjaune inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.078 carrelage 50x50 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P402124 -1 Detail Couches a Bois + fibres blanche + peinture RDC - Local 4 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Panneaux blanche + matériau fibreux gris grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.057 de cloisons avec inséparables (3) NFX 43-050 + -
bois peint et isolant MLE-CONS-LAB-243
P402125 -1 Detail Couches a Colle dure grise RDC - Sanitaires 2 1(2 MET - dqu Amiante non Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.058 carrelage 5x5 NFX 43-050 + =
MLE-CONS-LAB-243
P402126 -1 Detail Couches a Colles dures grise/jaune RDC - Sanitaires 2 1(2 MET - dqu Amiante Oui(M
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.059 plinthes marron NFX 43-050 + Chrysotile ogie
MLE-CONS-LAB-243 NC)
P402127 -1 Detail Couches a Colle dure grise RDC - Sanitaires 2 1(2 MET - dqu Amiante Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.060 faience 10x10 NFX 43-050 + Chrysotile
MLE-CONS-LAB-243
P402128 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + pei RDC - Sanitaires 2 1@ MET - dqu Amiante non Non
analyser Peinture orange/blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.061 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + =
ciment MLE-CONS-LAB-243
P402129 -1 Detail Couches a Colle dure blanche RDC - Sanitaires 1 1(2 MET - dqu Amiante Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.062 plinthes marron NFX 43-050 + Chrysotile
MLE-CONS-LAB-243
P402130 -1 Detail Couches a Colles dures grise/blanche RDC - Sanitaires 1 1(2 MET - EMI Amiante Non
analyser Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM24-10252.083 faience 10x10 NFX 43-050 + Chrysotile
MLE-CONS-LAB-243
SGS Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavomoks cs Toukowss 2 ds Thisaud, 7 1us Jean Grandean 31100 Tououss - 1+33 (1551 4 2323 -
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Portée disponible
sur www.cofrac.fr
ESSAIS

Référence client

Description visuelle

Commentaires Nb Méthode

Analyste Résultats Autres
(To*) prépa + (To*) Fibres
Nb (I<3pm
grilles )
(To ")
P402131 -1 Detail Couches a dur blanc +p RDC - Sanitaires 1 1(2 MET - EMI Amiante non | Oui(M
analyser Peinture orange/blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée orphol
AM24-10252.084 | gouttelettes et enduit NFX 43-050 + = ogie
ciment MLE-CONS-LAB-243 NC)
SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavomoks cs Toukowss 2 ds Thisaud, 7 1us Jean Grandean 31100 Tououss - 1+33 (1551 4 2323 -
[

Membre du groupe S8S
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Accréditation
N° 1-6454
- A | N ,‘,7 Portée disponible

sur www.cofrac.fr

ESSALS

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

( Cde: 240347-001_241004-131031 A LE! LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT &
- D'INGENIERIE

42 RUE SIMONE VEIL

Devis® DE24:0604 69200 VENISSIEUX

Regu le, 07/10/24 Préleve le 04/10/24 FRANCE

Demandeur: M. BAILLEUL Romain

Toulouse, le 8 - oct. - 24

Commentaire: ( )
RAPPORT D'ESSAI

- Référence Commande : 240347-001_241004-131031 AM24-10614

- Type Analyse : MATERIAUX
N\ J

Technigue analytique :

Les analyses couvertes par I'accréditation sont réalisées conformément a I'arrété du 01 Octobre 2019.
Les couches décrites entre parenthéses dans le rapport ne sont pas soumises & analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte a étre préparé.

SiMOLP:

Identification par Microscopie Optique & Lumiére Polarisée selon méthode inteme + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d’amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d’au moins 95%.

« Amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2pm.

SiMETA :

Identification par Microscopie Electronique a Transmission Analytique (Méthodes intemes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon, deux préparations différentes peuvent étre utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépét sur grille de microscopie.

La limite de détection 4 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite
de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

Un matériau peut étre constitué d’'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant étre distingué des autres éléments par superposition ou
stratification, une couche peut étre homogéne ou hétérogéne a I'ceil nu.

Si pour une couche la quantité de matiére n’atteint pas la quantité de matiére minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci
ne constituera pas une couche a proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas étre garantie dans cette partie de I'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante

2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d’autres fibres minérales susceptibles d’étre inhalées
Morphologie NC = Morphologie non conforme & une fibre d'amiante
EDX NC = Composition chimique non conforme & une fibre d’amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme a une fibre d’amiante

OLIVIA TESTE
Responsable adjoint UT

(signature électronique)
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Accréditation

N° 1-6454

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ESSALS

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*} " (portée
disponible sur wwaw.cofrac.fr}

(To*) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) & Toulouse - COFRAC N° 1-8454

(To) : Essai sous traité 8 SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) & Toulouse

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 3 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne poura y étre portée aprés
communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit étre inclus entiérement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis & l'analyse et est émis par la Société é a ses it Général de Services (disponibles sur
WWW.SGS. d- ti ditions-of-services-francais).
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la
limite des instructions du Client. La responsabilité¢ de la Société est exclusivement engagée vis -a-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie & une transaction d
‘exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.
Si le prélevement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les éristi iees a |'é i ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s’appliquent a

I'échantillon tel qu'il a été regu.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavoraiois oa Toukoes 21 ds Thinaud, 7 s Jsan Grancjaan 31100 Toueuss - 1+33 (3

51M2323-

| Membre du groupe S5
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ESSALS

Référence client Description visuelle Commentaires Nb Méthode Analyste Résultats
(To*) prépa + (To*)
Nb
grilles
(To*)
P380554 -1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture 4eme etage - C408 1(2 MET - JBA Amiante non Non
analyser Ragreage blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10614.001 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P380555 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture 4eme etage - C408 1(2 MET - JBA Amiante non Non
analyser Ragreage blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10614.002 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P380556 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture 4eme etage - C409 | 1(2 MET - JBA Amiante non | Non
analyser Ragreage marron inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10614.003 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P380557 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris + peinture 4eme etage - C407 | 12 MET - JBA Amiante non | Non
analyser Ragreage marron inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM24-10614.004 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
P380558 - 1 Detail Couches a Matériau dur gris 4eme etage - C412 1(2 MET - JBA Amiante non Non
analyser Ragreage grilles) Préparation simple détectée
AM24-10814.005 NFX 43-050 + -
MLE-CONS-LAB-243
SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Lavoioie s Toukuss 2/ da Thivaws, 7 1us Jasn Grancfean 2100 Tououss - L+33 {35561 41 2323 -
I Membre du groupe S8S

Siége social - 20 Avenue Aristide Eriand 94111 ARCUEIL CECEX- 5. 8. au captal de 5 172513 € - APE 70162~ SIREN 552 651850 - N° TVA Intracommunsutaire : FR 81 5
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8.2 ATTESTATION D'ASSURANCE

A A
.
Assurance
» Responsabilité civile Prestataire de service
SA LEI

42 RUE SIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX FR

Votre conseiller

CREA
68 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Tel : 047852 26 20 Vos références
Fax : 04 78 65 06 62 Contrat n° 11090679304
E-Mail : CREA@WANADOOQO.FR Client n° 0785415420

N° ORIAS : 07000466
www.orias.fr

Ce contrat est conclu entre :
AXA France IARD SA,
et SA LEI.

Ce contrat est souscrit pour la période du 27/05/2024 jusqu'au 01/01/2025 , date d'échéance principale. ||
est ensuite reconduit tacitement chaque année a I'échéance principale, sauf résiliation par I'une ou l'autre
des parties, moyennant un préavis de 2 mois. Le contrat est également résiliable hors échéance principale
dans les cas et conditions prévus aux conditions générales.

La durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas étre supérieure a une année.

A compter du 27/05/2024, ce nouveau contrat modifie dans tous ses termes le précédent contrat émis sous le

méme numéro.

Ces conditions particuliéres jointes:
e aux conditions générales n°460653 version G,
e alanotice d'information « application de la garantie dans le temps » n° 490009
e au questionnaire de déclaration du risque préalable a la souscription;

dont l'assuré reconnait avoir regu un exemplaire, constituent votre contrat d’assurance.

Adresse du souscripteur :
42 RUE SIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX FR

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 €
Siége social : 313, Terrasses de |'Arche — 92727 Nanterre Cedex - 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

CONDITIONS PARTICULIERES

1/6

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
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MONTANTS DES GARANTIES

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus 92 000 000 € par année d'assurance
{autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties »
ci-apres)

Dont:
e Dommages corporels 9 000 000 € par année d'assurance

¢ Dommages matériels et immatériels 1500 000 € par année d'assurance

consécutifs confondus
1 000 000 € par année d'assurance
« Dommages immatériels non consécutifs

¢ Dommages matériels et immatériels 100 000 € par sinistre
consécutifs causés aux biens confiés

¢ Reconstitution de documents/ médias 70 000€ par sinistre

Autres garanties :

Les risques environnementaux (Article 3.4 des
conditions générales)

Atteinte a I'environnement accidentelle tous 1.000.000 € par année d'assurance
dommages confondus dont : 100.000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique [y compris les frais de prévention)
et responsabilité environnementale

AXA France IARD SA
Scciété anonyme au capiial de 214 799 030 Furos 4/4
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 927727 Nanterre Cedex 722 C57 46C RC.S. Nanterre
Enireprise régie nar le Cade des assurances - TVA intracommurautairen® FR 14 722 057 460
Cpérations dassurances exonerées de TVA - art. 26 1-C CGi - sauf pour les garanties portées par AXA Assisiance
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Activités garanties

Le présent contrat garantit |a, ou les, activité(s) suivante(s) :
Activité 1

1/Etablissement des dossiers de diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier visés par l'article
L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation :

*constat de risque d'exposition au plomb Article L 1334-5 et L 133-6 du Code de la Santé Publique

*état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits contenant de I'amiante Article L 1334-13
code de la santé Publique

*état relatif a la présence de termites Article L133-6 Code de la santé publique

*état de l'installation de gaz prévu a l'article L 134-6 Code de La construction

*état des risques naturels et technologiques prévu a I'article L134-6 du Code de I'environnement dans les zones
mentionnées au méme article

*le diagnostic de performance énergétique prévu Article L134-1 Code de Construction et de |'habitation

*|'état de l'installation intérieure d'électricité Article L134-7 du Code de la Construction et de I'habitation

2/Missions dans les domaines :

*Etat de superficie des lots de copropriété (dit Loi Carrez)

*Mesure de perméabilité a I'air, infiltrométrie

*Diagnostic énergétique (Type ADEME)

*Diagnostic micro biologique

*Diagnostic d'assainissement et de repérage de radon et de légionellose
*Diagnostic déchet de démolition

*Diagnostic prét conventionné norme d'habitabilité

*Diagnostic normes ascenseurs

*Diagnostic pollution des sols

*Diagnostic monoxyde de carbone

*Diagnostic contrble périodique amiante

*Diagnostic amiante avant travaux/démolition

*Diagnostic dossier technique amiante

*Diagnostic recherche de plomb avant travaux

*Diagnostic sécurité piscine

*Loi SRU diagnostic technigue immeuble

*Diagnostic en déperdition thermique par thermographie infrarouge
*Etats des lieux

*Mesures d'empoussiérement amiante/FCR/plomb

*Mission de caractérisation des machefers,

*Diagnostic plomb dans I'eau,

*Diagnostic plomb surfacique,

*Examens visuels aprés désamiantage,

*Diagnostic HAP dans les matériaux bitumineux

*Diagnostic Technigue Global (DTG)

*Plan Pluriannuel de Travaux (PPT)

*Diagnostic ETICS (Diagnostic des Systéemes d'Isolation Thermique par I'Extérieur), dans la limite de 5% du
chiffre d’affaires global, sans préconisation de matériaux a employer, sans rédaction de Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP)

Conditions particuliéres du contrat n° 11090679304 2/6
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Activité 2

Assistance a maitrise d'ouvrage dans la définition des mesures de prévention des risques générés par une
opération sur les tiers (travailleurs autres que ceux du chantier de I'opération pour laquelle le client est
mandaté, public et ou riverains notamment) et veille a la bonne application de ces mesures, au regard des
obligations du maitre d'ouvrage définies aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

Missions de coordination de sécurité définies par la Loi du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'application,
effectuées par les salariés de |'Assuré répondant aux critéres de compétences requis par le décret du
23/12/1994 (Niveau 1/2/3) pour les salariés dénommés :

Monsieur Ludovic DAMIEN
Monsieur Frangois LAKRICHI
Monsieur Georges PRESLE
Chris ESPIR au 01/03/2023

Evaluation des risques professionnels pour rédaction Document Unique (Décret 2001 -1016 du 05 Novembre
2001)

Assistance et évaluation des systemes d'Hygiéne Sécurité Environnement ; définition et évaluation de la
politique de sécurité de |'entreprise (personnes, matériels, conditions de travail et respect de I'environnement ;
définition des actions de prévention.

Audit chantier dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité.

Audit, assistance, prévention dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité notamment dans le cadre du
Décret 2002-1992

A I'exclusion de toutes études/conseils liés aux systémes de protections incendies/vol

Al'exclusion de toutes études conseils portant sur la modification, extension, création, rénovation
d'ouvrages de batiments.

Déclarations

Aux questions préalablement posées par I'assureur, le souscripteur a répondu :

e Avoir occasionné 1 sinistre au cours des CINQ derniéres années,

o Etre titulaire de certifications de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité
dans le domaine de la construction et emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques
qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour I'établissement des
documents visés a I'article L271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Conditions particuliéres du contrat n° 11090679304 3/6
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Garanties et franchises

Montant des garanties et des franchises

Les montants d’indemnisation et les franchises sont fixés par sinistre, sauf lorsque la mention « par année

d’assurance » figure au tableau ci-dessous.

Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d'assurance, il s’entend quel que soit le nombre de
sinistres touchant une méme année d’assurance. Il s’épuise au fur et 8 mesure des réglements effectués.

Lorsqu’un méme sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, 'engagement maximum de
I’assureur n’excéde pas, pour 'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces
garanties » ainsi qu’il est précisé a I'article 5.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES FRANCHISES
par sinistre

Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus 9 000 000 € par année d’assurance
(autres que ceux visés au paragraphe « Autres
garanties » ci-aprés)
Dont :

¢ Dommages corporels 9 000 000 € par année d’assurance NEANT

¢ Dommages matériels et immatériels 1 500 000 € par année d’assurance 6000 €

consécutifs confondus
1 000 000 € par année d’assurance
¢ Dommages immatériels non consécutifs 10%
Mini : 400 €
¢ Dommages matériels et immatériels 100 000 € par sinistre Maxi : 2.500 €
consécutifs causés aux biens confiés
e Reconstitution de documents/ médias
70 000€ par sinistre 750 €

Autres garanties :
Faute inexcusable (dommages corporels) 2 000 000 € par année d’assurance dont 380 €
(Article 3.1 des conditions générales) 1 000 000 € par sinistre
Les risques environnementaux {Article 3.4 des
conditions générales) :
Atteinte a I’environnement accidentelle tous 1.000.000 € par année d’assurance 400 €
dommages confondus dont : 100.000 € par année d’assurance 400 €

Le préjudice écologique (y compris les frais de
prévention) et responsabilité environnementale

Défense (Article 4 des conditions générales)

Inclus dans la garantie mise en jeu

Selon la franchise de
la garantie mise en
jeu

Recours (Article 4 des conditions générales)

20.000 € par litige

Seuil d’intervention :
380 €

Conditions particuliéres du contrat n° 11090679304
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Dispositions spécifiques aux activités

Etendue géographique

Par dérogation a I'article 5.1.1 des conditions générales, la garantie s’exerce pour les seuls dommages survenus
en France.

Toutefois les garanties sont étendues aux dommages survenus dans le monde entier a I'occasion de voyages de
I"assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d’études, simple participation a
des foires, expositions, salons, congrés, séminaires ou colloques d’une durée inférieure a trois mois.

Restent en dehors de la garantie les dommages résultant des activités exercées par des établissements ou
des installations permanentes, situés en dehors de la France.

Exclusions

EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS PREVUES PAR LES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS :

e Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant a I'assuré lorsque celui- ci met
en ceuvre ou s’engage a mettre en ceuvre les solutions ou mesures proposées dans le cadre de sa
mission de conseil.

Cotisation et modalités de paiement
La cotisation est ajustable conformément aux dispositions des conditions générales.
La cotisation provisionnelle annuelle fixée au 01/01/2024 s’éléve a 24.755 euros, frais et taxes en sus, soit 27
126.96 euros frais et taxes d'assurance inclus, payable par quart chaque trimestre.

e Responsabilité civile

0,892 % applicable sur I'assiette suivante : MONTANT HT DU CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE ACTIVITE NO 1.

1,488% applicable sur 'assiette suivante : MONTANT HT DU CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE ACTIVITE NO 2.
Ajustement de la cotisation

Les cotisations provisionnelles fixées a chaque échéance principale seront égales a 100 % de la derniére
cotisation annuelle définitive connue avant I'échéance concernée, conformément aux dispositions des
conditions générales.

La cotisation annuelle définitive sera calculée 2 la fin de 'année d’assurance a raison de :

Dans le cas ou la cotisation annuelle provisionnelle excéde la cotisation annuelle définitive, il sera procédé a un
remboursement du trop-percu dans la limite de 40 % de la cotisation provisionnelle sans toutefois que la
cotisation annuelle définitive puisse étre inférieure a la cotisation annuelle minimale irréductible fixée a 21.746
euros, frais et taxes en sus.

L’assuré étant admis a payer ses cotisations par trimestre, soit les 01/01, 01/04, 01/07 et 01/10 de chaque
année, il est précisé que cette faculté n’implique pas dérogation aux conditions générales et qu’en
conséquence tout retard dans le paiement d’une des fractions ou la résiliation anticipée du contrat entrainerait
de plein droit I'exigibilité immédiate du total de la cotisation.
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Portée de vos déclarations

Information précontractuelle
L'assuré reconnait :

e que les présentes Conditions particuliéres ont été établies conformément aux réponses que |'assuré a
données aux questions posées par I'assureur préalablement a la prise d'effet du contrat. Les réponses
aux questions posées par l'assureur sont reprises dans la déclaration de risque.

e avoir été informé par I'assureur en sa qualité de responsable du traitement des données que des
réponses aux questions qui lui sont posées sont obligatoires pour I'établissement des Conditions
particuliéres , ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse
déclaration, prévues aux articles L113-8 ( nullité du contrat) et L113-9 ( majoration de la cotisation ou
application de la regle proportionnelle) du Code des assurances

L'assuré déclare avoir regu et pris connaissance le 02/08/2024 avant la souscription du contrat, du tarif, des
conditions de garanties et exclusions, ainsi que de la fiche d’information relative a la durée de la garantie dans
le temps en assurance de Responsabilité, conformément aux dispositions de I'article L.112-2 du Code des

assurances.
Fait a LYON, en double exemplaire,
Le 02/08/2024
Le souscripteur Pour I'assureur
(Raison sociale ou tampon + nom, prénom et Mathieu Godart
fonction du signataire) Directeur Général IARD
Conditions particuliéres du contrat n° 11090679304 6/6
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Votre Assurance Assurance et Banque
» RCE PRESTATAIRES
A A
SA LEI

LYONNAISE D"ENVIRONNEMENT ET
D'INGENIERIE

COURTIER 42 RUE SIMONE VEIL
CREA 69200 VENISSIEUX FR

68 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Tél: 04 78 52 26 20

Fax:04 78 65 06 62

Email : CREA@WANADOO.FR Vos références -
Portefeuille : 0201270484 = ——

Contrat n° 11090679304
Client n° 0785415420

AXA France IARD, atteste gue :

SA LEI

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGENIERIE
42 RUE SIMONE VEIL

69200 VENISSIEUX

SIRET: 40037564800054

est titulaire d’'un contrat dassurance N°11090679304 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de I'exercice des activités
suivantes :

Activité 1

1/Etablissement des dossiers de diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier
visés par l'article L27 1-4 du Code de la Construction et de 'Habitation :

Constat de risque d'exposition au plomb Article L 1334-5 et L 133-6 du Code de la Santé
Publique

Etat mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits contenant de 'amiante
Article L 1334-13 code de la santé Publique

Etat relatif a la présence de termites Article L133-6 Code de la santé publique

Etat de lI'installation de gaz prévu a I'article L 134-6 Code de La construction

Etat des risques naturels et technologiques prévu a Vlarticle L134-6 du Code
de I'environnement dans les zones mentionnées au méme article

Diagnostic de performance énergétique prévu Article L134-1 Code de Construction et de
I'habitation

Etat de l'installation intérieure d'électricité Article L134-7 du Code de la Construction et de
I'habitation

AXA France IARD S

S. Nanterre
2057 160

ATTESTATION

1/4
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2/Missions dans les domaines suivants :

- Etatde superficie des lots de coproriété (dit Loi Carrez)

- Mesure de perméabilité a I'air, infiltrométrie

- Diagnostic énergétique {Type ADEME)

- Diagnostic micro biologique

- Diagnostic d'assainissement et de repérage de radon et de Iégionellose

- Diagnostic déchet de démoliton

- Diagnostic prét conventionné norme d'habitabilité

- Diagnostic normes ascenseurs

- Diagnostic pollution des sols

- Diagnostic monoxyde de Carbone

- Diagnostic contréle périodique amiante

- Diagnostic amiante avant travaux/démolition

- Diagnostic dossier technique amiante

- Diagnostic recherche de plomb avant travaux

- Diagnostic sécurité piscine

- Loi SRU diagnostic technique immeuble

- Diagnostic en déperdition thermique par thermographie infrarouge

- Etatsdes lieux

- Mesures d'empoussiérement amiante/FCR/plomb

- Mission de caractérisation des machefers,

- Diagnostic plomb dans I'eau,

- Diagnostic plomb surfacique,

- Examens visuels aprés désamiantage,

- Diagnostic HAP dans les matériaux bitumineux

- Diagnostic Technique Global (DTG)

- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT)

- Diagnostic ETICS [Diagnostic des Systémes d'Isolation Thermique par I'Extérieur),
dans la limite de 5% du chiffre d'affaires global, sans préconisation de matériaux a
employer, sans rédaction de Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Activité 2

Assistance a maitrise d'ouvrage dans la définition des mesures de prévention des risques
générés par une opération sur les tiers | travailleurs autres que ceux du chantier de I'opération
pour laquelle le client est mandaté, public et ou riverains notamment ) et veille a la bonne
application de ces mesures, au regard des obligations du maitre d'ouvrage définies aux articles
1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

Missions de coordination de sécurité définies par la Loi du 31 Décembre 1993 et ses décrets
d'application, effectuées par les salariés de I'Assuré répondant aux critéres de compétences
requis par le décret du 23/12/1994 (Niveau 1/2/3) pour les salariés dénommes :

- Monsieur Ludovic DAMIEN

- Monsieur Francois LAKRICHI

- Monsieur Georges PRESLE

- Chris ESPIR

Evaluation des risques professionnels pour rédaction Document Unique (Décret 2001 -1016
du 05 Novembre 2001)

Assistance et évaluation des systémes d'Hygiéne Sécurité Environnement ; définition et
évaluation de la politique de sécurité de I'entreprise (personnes, matériels, conditions de
travail et respect de I'environnement ; définition des actions de prévention

Audit chantier dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité.

AXA France IARD SA
Societé anonyme au capital de 214 799 0
92727 Nanterre C 2 G57 46C RC.S. Nanterre
ssurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
art. 261-C CGi - sauf pour les garaniies portées par AXA Assisiance
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Audit, assistance, prévention dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité notamment dans le
cadre du Décret 2002-1992

A I'exclusion de toutes études/conseils liés aux systémes de protections incendies/vol.

A Tl'exclusion de toutes études conseils portant sur la modification, extension, création,
rénovation d'ouvrages de batiments.

La présente attestation, qui ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat en cours
d'établissement auquel elle se refere, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du 27/05/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d’année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.

Fait & PARIS, le 02 aolt 2024
Pour la société :

—

AXA France IARD SA
Scciété anonyme au capiial de 214 799 030 Furos 3/4
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 927727 Nanterre Cedex 722 C57 46C RC.S. Nanterre
Enireprise régie nar le Cade des assurances - TVA intracommurautairen® FR 14 722 057 460
Cpérations dassurances exonerées de TVA - art. 26 1-C CGi - sauf pour les garanties portees par AXA Assisiance
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8.3  CERTIFICAT DE COMPETENCE DE LA PERSONNE AYANT REALISE LE DIAGNOSTIC

NATY
SR ToN,

ceg‘\‘lFch 7704,

SOCOTEC

CERTIFICAT

N°  DTI/1712-007

Certifie par la présente que :

Romain BAILLEUL

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences

7 déeombre 20711 mooifant Iarrt

DEBUT DE FIN DE
DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S} TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER VALIDITE VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et de I'élat de des matériaux et produits de la
AMIANTE liste A dans les baliments aulres Gue ceux relevant de la mention 81/01/2023  30/01/2030
Missions de repérage des malériaux et produits de la liste A et B et de I ém de des malériaux et produits de la
. liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des & recevant du publi 144, dans des i de
AMIANTE - avec mertion travall hébergeant plus de 300 personnes ou dans des batiments industriels, missions de repérage des maIénaux et produits de la liste C, les examens 31/01/2023 30/01/2030
visuels  lissue des travaux de retrait ou de confinement
CREP Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 30/01/2023  29/01/2030
DPE - tous types de Di: de gélig ou de balimenls 3 usage principal autre gue ¢'habitation 29/03/2023 28/03/2030
ELECTRICITE Etat des installations intérieures d'électricité 26/04/2023 25/04/2030
GAZ Etat ces installations intérieures de gaz 13/04/2023  12/04/2030
TERMITES Métropole Etat relatif & la présence de termites dans le batiment en métropole 13/04/2018 12/04/2023

il ant 26 réaliaés par Socotec Certication France conf

Ce certificat n'a quiunc valeur indicative. La validit
50

t aux arrétés
dres de cerification oes compctence:

Gfa relatif 3 1a présence de termves dans e DAtiMEN et 16s entéros d'scerédtation des organ s

s prsonncs physiques ralisan

40 ociobie 2006 déf

¢ formetion et d'accréditation oes ogenismes de senification

de eertification des o diagnestic technique

peratours de

Thomas Hennion, Directeur opérationnel

tification Franoe 3 ladresse : www.socotec-cetifcation-iternatonal fr.
ification-international fr

‘annuaie des ccrliics disponibie sur ¢ site infemet de SOCOTE
S 2u captal de 100 000€ - RCS Créteil 490 934 309 -wyav.50c0!

le d'un cerificat SOCOTEC Certification International st matérialisée par la présen
EC Certification France » 13, cours Valmy 62977 PARIS LA DEFENSE- France
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8.4 PROGRAMME DE REPERAGE : ANNEXE 1 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Ouvrages ou Composants de la Parties d’ouvrages ou de composants i inspecter ou a sonder
construction

Matériau

ou

produit

1 - Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment (y compris plagues « sous tuiles »)

P

Plagques en matériaux bitumineux

Revétements anti condensation sous bac acier

Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Bardeaux bitumineux (« shingles »)

Eléments associés a la toiture Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'caux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a l'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)

o e e 2 e e e e | £ e

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment
Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous toiture Pare-vapeur, pare pluie

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse Parties planes : revétements bitumineux (bandes, lés...),
écrans de semi indépendance, pare-vapeur

HlZ e ZeE

Relevés : revétements bitumineux (bandes, 1és...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Colles, produits d'accrochage

Fenétres de toit, lanternaux, Mastics (vitriers, bitumineux...)

VEITIETES Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

v 2L e

2 - Parois verticales extéricures et facades

Fagades légeres, murs rideaux, Plaques, panneaux. bacs en fibres-ciment, ¢léments de
bardages, panneaux sandwich remplissage

=

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses

Revétements intéricurs anti condensation (hors peintures)

Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection thermique ou Flocages, enduits projetés

acoustique sous bardage Carton-amiante

2 gl =i e
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Fagades lourdes y compris poteaux

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), erépis
extérieurs

M

Revétements plastiques ¢pais (RPE)
Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

£ 2Z

Colles et joints (faience, pite de verre, carrelage), ragréages,
primaires d'accrochage, Imperméabilisants

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) brigues
blanches silico-calcaire

<

=

_ Gamissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints
Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries extérieures

Joints de mastic de vitrage (notamment chissis aluminium)
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Garnitures de friction sur fenétres basculantes
Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, ete.)

Peintures décoratives

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

"U"U"déZ"d"U"UZ"U‘ﬁZ?Z

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

4

Enduits de ragréage, débullage, lissage

=

Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe- feu

Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Poteaux

Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Z[Z e =

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

2

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

M

Entourages de poteau (carton-amiante, fibres- ciment,
matériaux sandwich...), coffrages perdus

Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou
non

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

M

Flocages
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8.5 CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des risques
liés & la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente
dans le batiment et des personnes appelées d intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient
d jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise & jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer l'information des occupants
et des différents intervenants dans le b&timent sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de
permettre la mise en ceuvre des mesures visant & prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions.
Le propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque
batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiere de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour 'nomme. Elles sont & l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) apres le début de l'exposition & I'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établirécemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition & I'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales
(qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par lI'exposition & d'autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale
en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en
cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongcage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées
ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font 'objet
d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations
émises par les opérateurs de repérage dits " diagnostiqueurs " pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagcon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de remédier au plus t&t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels
Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel d des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des
articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du fravail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-
129. Cette certification est obligatoire & partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
I'enveloppe extérieure desimmeubles batis et & partir du Ter juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http
:// www travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (http ://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— percage d'un mur pour accrocher un fableau ;

—remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente.
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Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter
la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque
utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS & I'adresse
suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de limmeuble, la personne pour laquelle les fravaux sont
réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des
déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bdches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniere & ne pas
provoquer d'émission de poussieres. lls sont ramassés au fur et d mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions
générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de
matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder d I'évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d'arfisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du Ter janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent
étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de
déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets
d'amiante peuvent étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement, de I'aménagement et des transports en lle-de-France) ou de la direction de
I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil départemental (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les
déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données " déchets " gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet a I'adresse suivante : www. sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable Iui
garantissant I'effectivité d'une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent
dans une décheterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce demier étant élaboré par la déchéterie.
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8.6 AUTRES DOCUMENTS

LEI

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L' AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DOSSIER DA-210440-003-DG05

1. DESIGNATION DES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION

IUT GRATTE CIEL (BATIMENT C)
17 rue de France
69100 VILLEURBANNE

Périmétre de repérage : Batiment C

2. DONNEUR D'ORDRE / PROPRIETAIRE

Donneur d'Ordre : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Propriétaire : UNIVERSITE CLAUDE  BERNARD
LYON 1-Direction du Patrimoine - LYON 1
batiment Atlas 37 avenue Pierre de Coubertin
Romain CAVAROC 69622 VILLEURBANNE Cedex

37 avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE Cedex
Accompagnateur : Monsieur Cavaroc

3. OBJET DE LA MISSION

La présente mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant la réalisation
de travaux dans les locaux décrits au point 1. Il est réalisé conformément a l'article R1334-19 du Code de la Santé
Publique, de la liste C de 'annexe 13-9 du méme code et dans l'esprit de la Norme NFX 46-020 d'ac0t 2017.

4. RESULTAT SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits de la
liste C contenant de I'amiante.

5. DESIGNATION DE L’OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Personne certtifiée : Olivier-Emmanuel FOUILLOUX, Certificat N°: B2C 1096 attriobué le 29/06/2022 par B2C
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA n°10128485304 - 01/01/2023 au 01/01/2024.

6. DESIGNATION DU LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

MyEasyLab - Parc Héliopolis - Batiment B3 - 1103 avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT-HERBLAIN

Seuie lintégralité du rapport original peut engager la responsabilité du Bureau d'Etudes LE!

Indice Modification(s)

DGO1 23/09/2021 Premiere diffusion

DG02 27/10/2021 Modiification rapport initial - Fagade Est Bibliotheque
DG03 03/01/2022 Medification du rapport précédent - Rojout Sondage Toiture
DG04 19/10/2023 Huisserie, sols, débullages zone chaufferie

DGO5 23/10/2023 Précision sur joints de chaufferie

Ce tableau des avenants indique I'état des mises & jour éventuelles de nos rapports d'intervention.
La derniére version mise & jour annuie ef rempilace la version antérieure du rapport d'intervention.
Nous vous suggérons de défruire toutes les versions antérieures portant le méme numéro de dossier.
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C
Ce document reste la propriété du Bureau d'Etudes LE! jusqu'd son paiement intégral.

42, rue Simone Veil

69694 VENISSIEUX Cedex
Tel. : 0478 95 61 61 - Fax.:04 78 95 61 60
contact@lei.fr - www.lei.fr
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7. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, i| a été repéré des matériaux et produits de la liste C
contenant de 'amiante.

8. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Descripfion du Matériaux Zone Homogeéne / localisation Présence d'Amiante

AU-006
Panneaux sandwichs
Plaques
Plaques rigides en allége sous
ensemble menvuisé

oui

Batiment C : Fagade Est. (Sur avis de l'opérateur)

(liste B)
CL-001 Batiment C > Niveau 1: Circulation.
Revétements de murs / poteaux / Batiment C > Niveau 2 : Circulation. —
cloisons / ... Batiment C > Niveau 3 : Circulation.

Colles de plinthes Batiment C > Niveau 4 : Circulation. (par prélévement)

Batiment C > RDC : Circulation.

(liste C) Batiment C > Sous-sols : Circulation.

J1-005
Fenéfre / Veriére oui
Joint

Batiment C : Fagade Est.

Joint en périphérie baie vitré {par prélévement)
bois fagade bibliothéque
(liste C)
J1-009 oui
Conduits de fluides, de vapeur, (par prélévement)
fumée et échapp t Bati tC > S Is : Local chauff Sur I'ensemble des joins
Joints entre éléments entre éléments de la
(liste C) chaufferie.

8.1

TABLEAU D’INVESTIGATION(S) COMPLEMENTAIRE A REALISER

Sans objet

8.2 LOCAUX VISITES

Les locaux visités sont :

- Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Quest, Fagade Sud, Toiture.

- Batiment C > Niveau 1: C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, Circulation.

- Batiment C > Niveau 2 : C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, Circulation.

- B&timent C > Niveau 3 : C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, Circulation.

- Batiment C > Niveau 4 : C401, C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409, C410, C411, C412, C413, C414,
C415, Circulation.

- Batiment C > RDC : Bureau, CO11, C013, C020, C020, C021, C025, C026, C029, C032, C04, C34, Circulation, Salle
de documentation.

- Batiment C > Sous-sols : C001, C002, C003, Circulation, Dégagement, Local chauffage, Vide sanitaires.

FF02 DMR 020 A DA-210440-003 Indice : DG05 Date : 23/10/2023 Page : 3/92

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024

Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr
SAS au Capital de 250 000€ - SIRET 40037564800054 - 71208

Page 67 sur 153



l EI' %El Repérage amiante avant fravaux
)\

DA-240347-001-TRV

LET

8.3 LOCAUX NON-VISITES (JUSTIFICATION)

Sans objet.

9. CONDITION DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 06/08/2021, 07/12/2021

Documents remis par le donneur d'ordre & |'opérateur de repérage (voir annexe éventuelle) :
Aucun document communiqué

Programme de Travaux :

Le schéma directeur est une proposition de restructuration pour une amélioration énergétique, concernant
lensemble des facades, menuiseries extérieures et Toitures. || ne constitue pas un projet et ne permet pas un
descriptif des tfravaux détaillé. Le repérage a été réalisé dans des locaux étant en exploitation normale. Certains
sondages destructifs n'ont pas pu étre réalisés.

Notre rapport ne peut étre engagé que sur les éléments de construction ayant fait I'objet de sondages et/ou de
prélévements.

Des lors , si d'autres éléments devaient étre impactés par les fravaux, un sondage et /ou un pélévement préalable
devra étre effectué afin de lever le doute sur la présence d'amiante. |l est de la responsabilité de la maftrise
d'ouvrage de vérifier si d'autres matériaux doivent étre impactés par les travaux.

Visite complémentaire Aout et Octobre 2023 : Prélévement sur enduits de débullage (murs, poutres, plafonds, sous-
face de dalle), faux-plafonds, carrelage et plinthes dans le hall, huisseries et chaufferie.
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10. LISTE DES MATERIAUX PAR LOCAL

Locaux Matériaux

Bafiment C : Fagade Est AU-005/AU-006/AU-018/AU-019/EN-005/EN-006/EN-007/EN-031/JT-002/JT-
003/J7-005/JT-006/JT-008/JT-010/JT-011
Batiment C : Fagade Nord AU-003/AU-004/AU-017/AU-018/AU-019/EN-004/EN-031/JT-010/JT-011
—— e T e o
Batiment C : Fagade Sud AU-018/AU-019/EN-003/EN-031/JT-010/JT-011
Batiment C : Toiture AU-007/AU-008/AU-009/AU-010/AU-011/BI-001/BI-002/BI-003/ET-001/ET-
002/ET-003/ET-004/ET-005/ET-006/ET-007

Batiment C > Niveau 1: C101 Aucun matériau
B&timent C > Niveau 1:C102 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C103 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C104 AU-018/AU-019/EN-031/JT-010/JT-011
Batiment C > Niveau 1: C105 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C106 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C107 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1:C108 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C109 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 1: C110 Aucun matériau

Batiment C > Niveau 1 : Circulation AU-012/AU-013/CL-001/CL-002
Batiment C > Niveau 2 : C201 EN-017/EN-018/EN-019/PA-009
Batiment C > Niveau 2 : C202 EN-017/EN-018/EN-019/PA-010
Batiment C > Niveau 2 : C203 EN-017/EN-018/EN-019/PA-013
Batiment C > Niveau 2 : C204 EN-017/EN-018/EN-019/PA-009
Batiment C > Niveau 2 : C205 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 2 : C206 EN-017/EN-018/EN-019/PA-012
Batiment C > Niveau 2 : C207 AU-018/AU-019/EN-017/EN-018/EN-019/EN-031/JT-010/JT-011/PA-010
Batiment C > Niveau 2 : C208 AU-018/EN-017/EN-018/EN-Q19/EN-031/JT-010/JT-011/PA-011
Batiment C > Niveau 2 : C209 EN-017/EN-018/EN-019/PA-010
Batiment C > Niveau 2: C210 EN-017/EN-O18/EN-019/PA-009
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Batiment C > Niveau 2: C211 EN-017/EN-018/EN-019/PA-009
Batiment C > Niveau 2: C212 EN-017/EN-018/EN-019/PA-009

Batiment C > Niveau 2 : Circulation AU01 2/AU-O]3/AU-D]8/AU-0|9/C1§|(;1 /CL-002/EN-031/JT-010/JT-011/PA-
Batiment C > Niveau 3 : C301 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-008
B&timent C > Niveau 3 : C302 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-007
Batiment C > Niveau 3 : C303 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016
Batiment C > Niveau 3 : C304 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-007
Batiment C > Niveau 3 : C305 EN-013/EN-Q14/EN-015/EN-016/PA-007
Batiment C > Niveau 3 : C306 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-007
Batiment C > Niveau 3 : C307 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-006
B&timent C > Niveau 3 : C308 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-006
Batiment C > Niveau 3 : C309 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-007
Batiment C > Niveau 3: C310 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-006/PA-007
Batiment C > Niveau 3: C311 EN-013/EN-014/EN-015/EN-016/PA-006

Batiment C > Niveau 3 : Circulation AU-012/AU-013/CL-001/CL-002/EN-013/EN-014/EN-015/EN-016
Batiment C > Niveau 4 : C401 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 4 : C402 EN-009/EN-010/EN-Q11/EN-012
B&timent C > Niveau 4 : C403 Aucun matériau
Batiment C > Niveau 4 : C404 EN-00%/EN-010/EN-011/EN-012/PA-004
Batiment C > Niveau 4 : C405 AU-014/EN-009/EN-010/EN-011/EN-012/PA-003
Batiment C > Niveau 4 : C406 EN-00%/EN-010/EN-011/EN-012/PA-004
Batiment C > Niveau 4 : C407 EN-009/EN-O10/EN-011/EN-012
Batiment C > Niveau 4 : C408 EN-009/EN-010/EN-011/EN-012/PA-005
B&timent C > Niveau 4 : C409 EN-009/EN-010/EN-011/EN-012
Batiment C > Niveau 4 : C410 EN-009/EN-010/EN-011/EN-012/PA-002
B&timent C > Niveau 4 : C411 EN-009/EN-010/EN-011/EN-012
Batiment C > Niveau 4 : C412 EN-009/EN-010/EN-011/EN-012
Batiment C > Niveau 4: C413 EN-00%/EN-010/EN-011/EN-012
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Batiment C > Niveau 4 : C414

EN-009/EN-010/EN-011/EN-012/PA-005

Batiment C > Niveau 4 : C415

EN-009/EN-010/EN-011/EN-012

Batiment C > Niveau 4 : Circulation

AU-012/AU-013/CL-001/CL-002/EN-009/EN-010/EN-011/PA-Q01

B&timent C > RDC : Bureau

Aucun matériau

Batiment C > RDC : CO11

Aucun matériau

B&timent C > RDC : C013

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C020

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C020

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C021

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C025

EN-032/LS-001/RA-001

Batiment C > RDC : C026

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C029

Aucun matériau

B&timent C > RDC : C032

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C04

Aucun matériau

Batiment C > RDC : C34

Aucun matériau

Batiment C > RDC : Circulation

AU-012/AU-013/CL-001/CL-002/CL-003

Batiment C > RDC : Salle de documentation

EN-030

B&timent C > Sous-sols : CO01

AU-020/EN-023/EN-024/EN-025/EN-026/PA-015

Batiment C > Sous-sols : C002

AU-020/EN-023/EN-024/JT-012

Batiment C > Sous-sols : C003

AU-019/AU-020/CA-003/EN-023/EN-024/EN-031/JT-010/JT-012/PA-014

Batiment C > Sous-sols : Circulation

AU-012/AU-013/CA-004/CL-001/CL-002/EN-023/EN-024/PA-016

Batiment C > Sous-sols : Dégagement

EN-023/EN-024

Batiment C > Sous-sols : Local chautfage

AU-015/AU-016/AU-020/CA-001/CA-002/EN-020/EN-021/EN-022/JT-009/JT-

012/PA-016

Batiment C > Sous-sols : Vide sanitaires

EN-027/EN-028/EN-029/PA-016
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11. LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PAR MATERIAUX

Matériaux Locaux

AU-001 ot .
Autres éléments : Mastic gris {Joint vertical entre panneaux facade) BdtimentcifacddeOnes.
AU-002 iy §
Autres éléments : Mousse (sous mastic gris joint panneaux verticaux) Batiment.C ! Fagadeiobest:
AU-003 oy +
Autres éléments : Mastic gris {joint entre panneaux fagcade horizontal) Bafiment C: Fagade Nord:
AU-004
Autres éléments : Mousse grise (type fond de joint sous mastic gris joint Batiment C : Fagade Nord.
entre panneaux facade horizontal)
AU-005 _— .
Autres éléments : Peinture marron_sur boisserie {sur fenétre bois) Bdtiment C : Fagade Est.
AU-006 s '
Plaques : Plaques rigides (en allége sous ensemble menuisé) Botiment G Fagacetst:
2007 Batiment C : Toiture
Autres éléments : Mastic (sur solin métallique) ) i
AU-008 o T
Autres éléments : Mastic (sur couvertine alu) Btiment/CaTatuE.
AU-009 o .
Autres éléments : Mastic (solin métallique) Batment C:< Toiture.
AU-010 e e
Autres éléments : mastic (sur couvertine alu] Bediment G Tollure;
AUOT1

Autres éléments : Mastic (pour solin métallique) Botiment G:xTofure:

Batiment C > Niveau 1 : Circulation.
Batiment C > Niveau 2 : Circulation.
AU-012 Batiment C > Niveau 3 : Circulation.
Peintures intumescentes, bitumineuses, décoratives Batiment C > Niveau 4 : Circulation.
B&timent C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulation.
Batiment C > Niveau 1 : Circulation.
Batiment C > Niveau 2 : Circulation.
AU013 Batiment C > Niveau 3 : Circulation.
Peintures intumescentes, bitumineuses, décoratives Batiment C > Niveau 4 : Circulation.
Batiment C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulation.

AUOK Batiment C > Niveau 4 : C405.
Isolant de faux plafond
AU015 Ab .
Autres éléments : Peinture bleue sur ballon Batiment C > Sous-sols : Local chauftage.
AU{"‘." Batiment C > Sous-sols : Local chauffage.
Tresses : Filasse
AU-017 i _
Autres éléments : Peinture sur garde-corps Batiment C : Fagade Nord.
AU-018 Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Quest, Fagcade Sud.
o S " Batiment C > Niveau 1: C104.
Autres éléments : Joint platre sous domant {Escalier) Batiment C > Niveau 2 : C207, C208, Circulation
Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Quest, Fagcade Sud.
AU-019 Batiment C > Niveau 1: C104.
Autres éléments : Peinture sur huisseries Batiment C > Niveau 2 : C207, Circulation.
Batiment C > Sous-sols : C003.
. . AU'O.20 . . . B&timent C > Sous-sols : C001, C002, C003, Local chauffage.
Peintures intumescentes, bitumineuses, décoratives
oz B.I-OO] 2 Batiment C : Toiture.
Complexe asphalté : Bitume dur {sur dalle béton)
BI-002 oy —
Complexe asphalté : Etanchéité sousple noire (couche 2 surisolant] Bainieht L Tcide:
5 BEO0S 7 % Batiment C : Toiture.
Complexe asphalté : Bitume dur + papier {sur dalle béton])
" N .CA_OFJ], Batiment C > Sous-sols : Local chauffage.
Calorifugeage : Laine minérale et par vapeur
CA'OM Batiment C > Sous-sols : Local chauffage.
Calorifugeage
€22003 Bé&timent C > Sous-sols : C003.
Calorifugeage
CA-004

Calofifugeage Batiment C > Sous-sols : Circulation.

Batiment C > Niveau 1 : Circulation.
Batiment C > Niveau 2 : Circulation.
CL-001 Batiment C > Niveau 3 : Circulation.
Colles de plinthes Batiment C > Niveau 4 : Circulation.
Batiment C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulation.
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Batiment C > Niveau 1 : Circulation.
B&timent C > Niveau 2 : Circulation.

CL-002 Batiment C > Niveau 3 : Circulation.
Colle B&timent C > Niveau 4 : Circulation.
Batiment C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulation.
£1:003 Batiment C > RDC : Circulation.
Colle
EN-001

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture + enduit (Fagade type gravier)

Batiment C : Fagade Ouest.

EN-002
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture + enduit {sur facade lice soubassement)

Béatiment C : Fagade Quest.

EN-003
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture blanche + enduit (sur fagade lisse Pignon)

Batiment C : Fagade Sud.

EN-004
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture blanche + enduit {fagade lisse)

Batiment C : Fagade Nord.

EN-005
Enduits a base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture + enduit (sur facade type gravier)

Batiment C : Fagade Est.

EN-006
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture + enduit {sur facade type gravier (Bibliothéque))

Batiment C : Fagade Est.

EN-007
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Peinture + enduit type goutelette (sur murs intérieur {escalier])

Batiment C : Fagade Est, Fagcade Ouest.

EN-008
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Toile verre peint + enduit (sur mur intérieur {salle sous-sol))

Batiment C : Fagade Ouest.

EN-009
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
En sous-face de dalle

Batiment C > Niveau 4 : C402, C404, C405, C406, C407, C408, C409,
C410, C411, C412, C413, C414, C415, Circulation.

Enduits & base de platre ou cime::‘oou] %Ufres projetés, lissés ou talochés : Balimert C> Niveay 4:.C407. G404, C405, C406CC407'. €408, C407.
2 ¢ C410, C411, C412, C413, C414, C415, Circulation.
Sur cloisons
Enduits & base de platre ou C\'meETOOU] L\ufres projetés, lissés ou talochés : Béfiment C > Niveau'4: C402,C404, G405, C406,' C407', C408, C409,
Sur mur ! C410, C411, C412, C413, C414, C415, Circulation.
EN-012 Batiment C > Niveau 4 : C402, C404, C405, C406, C407, C408, C409.
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés C410, C411, C412, C413, C414, C415.
Enduits & base de platre ou cimef\’f\loou] ?aufres projetés, lissés ou talochés : Batiment C > Niveau 3 : C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307.
% ’ . C308, C309, C310, C311, Circulation.
Enduit mur A
EN-014 B&timent C > Niveau 3 : C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307.
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés C308, C309, C310, C311, Circulation.
EN-015 Ba&timent C > Niveau 3 : C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307,
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés C308, C309, €310, C311, Circulation.
EN-016

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Enduit ciment

Batiment C > Niveau 3 : C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307.
C308, C309, C310, C311, Circulation.

EN-017 Batiment C > Niveau 2 : C201, C202, C203, C204, C206, C207, C208,
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés €209, €210, C211, C212.
EN-018 Batiment C > Niveau 2 : C201, C202, C203, C204, C206, C207, C208,
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés €209, €210, C211, C212.
EN-019 Batiment C > Niveau 2 : C201, C202, C203, C204, C206, C207, C208,
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés C209, C210, C211, C212.
EN-020 i .
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés B&fiment C > Sous-sols : Local chaufiage.
EN-021
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment C > Sous-sols : Local chauftage.
Sur poutre
EN-022 s .
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Batiment C > Sous-sols : Local chaufiage.
EN-023 P X z . %
Enduits & base de pléire ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Batiment C > Sous-sols : C001, €002, C003, Circulation, Dégagement.
EN-024 S . N . B
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Bétimei > Sous:sols C001./C002..C003 Girculation, Degagersnt,
EN-025 - .
Enduits & base de pléire ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Batiment G 500550k C00]-
EN-026 - .
Enduits & base de pléatre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Batiment C > Sous-sols : C001.
EN-027 s S s
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés Bétiment C:> Soussols.: Vide sanftalres,
EN-028 o s s
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés B&timent C > Sous-sols : Vide sanitaires.
EN-029 a S s
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés BfimentC> SolsssolstiVidelsantiaires.
EN-030

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés

Batiment C > RDC : Salle de documentation.
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EN-031
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés

Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Ouest, Fagcade Sud.

Batiment C > Niveau 1: C104.
Batiment C > Niveau 2 : C207, C208, Circulation.
Batiment C > Sous-sols : C003.

EN-032
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés

Batiment C > RDC : C025.

ET-001
Bardeaux d asphalte ou bitumé : Aluminium+étanchéité noire (type
paxalu surrelevée]

Batiment C : Toiture.

ET-002
Isolants : Isolant bleu (sous gravier]

Batiment C : Toiture.

ET-003
Bardeaux d'asphalte ou bitumé : Etanchéité ardoisé {Etanchéité auto-
protégé couche supérieure)

Batiment C : Toiture.

ET-004
Isolants : Isolant jaune {sur bac acier)

Batiment C : Toiture.

ET-005
Bardeaux d'asphalte ou bitumé : Aluminium+étanchéité noire {sur
relevéé et joue latérale)

Batiment C : Toiture.

ET-006
Bardeaux d'asphalte ou bitumé : Aluminium+étanchéité noire (sur
relévées)

Batiment C : Toiture.

ET-007
Isolants : Isolant bleu (sous gravier]

Batiment C : Toiture.

JT-001
Mastic : Mastic gris {entre bavette aluminium/magonnerie et fenétre bois
{sous-sol])

Batiment C : Fagade Ouest.

JT-002
Mastic : Mastic dur (sur fenétre simple vitrage bois)

Batiment C : Fagade Est, Fagade Quest.

J1-003
Mastic : Mastic gris (sous cadre horizontal fenétre grand modéle
/rejingot)

Batiment C : Fagade Est, Fagade Quest.

JT-004
Mastic : Mastic gris {sous cadre horizontal fenétre petit modele sous-sol
/rejingot)

Batiment C : Fagade Ouest.

J1-005
Joint : Joint (en périphérie baie vilré bois facade bibliothéque)

Batiment C : Fagade Est.

J1-006
Mastic : Mastic dur (sur vitrage baie vitré bois bibliothéque)

Batiment C : Fagade Est.

JT-007
Mastic : Mastic dur {sur fenétre bois simple vitrage {petit modéle sous-
sol))

Batiment C : Fagade Ouest.

J1-008
Mastic : Mastic translucide {Etancheité entre magonnerie et cadre
fenétre bois (extérieur))

Batiment C : Fagade Est, Fagade Ouest.

J1-009
Joints enire éléments

Batiment C > Sous-sols : Local chauffage.

Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Quest, Fagade Sud.

JT-010 Batiment C > Niveau 1: C104.
Mastic Batiment C > Niveau 2 : C207, C208, Circulation.
Batiment C > Sous-sols : C003.
mon Batiment C : Fagade Est, Fagade Nord, Fagade Quest, Fagade Sud.
kA Batiment C > Niveau 1: C104.
Batiment C > Niveau 2 : €207, €208, Circulation.
JT-O],Q Batiment C > Sous-sols : C002, C003, Local chauffage.
Mastic
)] Batiment C > RDC : C025.
Les plastique avec sous-couche
R0l B&timent C > Niveau 4 : Circulation.
Panneaux et plagues
RA002 Batiment C > Niveau 4: C410.
Panneaux et plagques
PA-003 A " .
Bannequxel plagues Batiment C > Niveau 4 : C405.
a0 Batiment C > Niveau 4 : C404, C406.
Panneaux et plaques
FAZ005 Bafiment C > Niveau 4: C408, C414.
Panneaux et plaques
FAN0e, Batiment C > Niveau 3 : €307, C308, C310, C311.
Panneaux et plagues
RESO07 Batiment C > Niveau 3 : C302, C304, C305, C306, C309, C310.
Panneaux et plagques
R PA-008 Batiment C > Niveau 3: C301.
anneaux et plagues
PA-009 5 . X
Batiment C > Niveau 2: C201, C204, C210, C211, C212.
Panneaux et plagques
BAO10 Batiment C > Niveau 2 : G202, C207, C209.
Panneaux et plaques
RAOLT Batiment C > Niveau 2 : C208.
Panneaux et plagques
PA-012

Panneaux et plagues

Batiment C > Niveau 2 : C206, Circulation.
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FA0I3 Batiment C > Niveau 2 : C203.

Panneaux et plagques
PA-014 Batiment C > Sous-sols : C003.

Panneaux et plaques
PA-015 Jn .

ParheaLx ef plagues Batiment C > Sous-sols : C001.

P Falle £ L Batiment C > Sous-sols : Circulation, Local chauffage, Vide sanitaires.
anneaux et plaques collés ou vissés
RA-001 g :
Ragréage Batiment C > RDC : C025.
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12. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Parfie du composant &
Inspecter Présent
ou & sonder

Présence Amiante|
(Prélévement
/sondage)

Composants

Prerouce ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Frélevement

de la consiruction amiante /sondage

1 - Toiture et étanchéité

i Plaques en fiores-ciment Non
Plaques ondulées
ef planes Placues en matériau Hors champs
kitumineux de la mission
, § Hors cham
Ardoises composite e
de la mission
Ardoises Ardoises en fiores-ciment [ HOP chamos
de la mission
Peintures anti- Hors champs
condensation de la mission
. Hors ch
Accesscire de leilure oEchans
de la mission
Eléments : 2 Hors champs
Conduils de cheminge z
ponctuels de la mission

Hors chomps
de la mission

C uts de ventilation

Bardeaux bitumé | 8crdeaux bitumé type | Hors chamos

type Shingle shingle de la mission
Hors chomps

Hocoges de la mission

Bémenis de acis lsokans sous oiiure Hoes encrnps
toiture de la mission

Hors champs

Pare-vapeur / pare-pl
are-vapeur / pare-plie [ N T e

ET-001
Bardeaux d'asphalte ou Prélevement :
Revélements bitumé 5 330234
bilumineux Aluminiumv+étanchéité oui nen i o Batiment C : Men
o o . atiment C : Toiture. bl
délanchéité noire {type poxalu sur Toiture {Batiment
relevée] )
(liste B]
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1 1 =
E1.003
gordeaux dasphalie ou Prélavement :
itumé it 330239
Etanchéité ardoisé Oui non SARATC e satiment € : Nen
{Blanchéilé aulo-proféad) : . Toilure {Dessus hall
couche supdiieure] enfre BAI C ef B)
fiste 8]
E1-005
gardeaux dasphalle ou Prélevement :
bitumé o 330243
Aluminiumtétanchéité oui non ; ;o Batiment C : Non
noire {surrelevéé et joue Batiment C - Tolture. Toiture {Dessus hall
late entre B&t C et B)
{iste B)
E1-006 Prélevement :
gcrdeaux dasphale ou 330245
bilurmé ’ 2 Baliment C :
Alurminium+étanchéité Ou o Batiment C : Toiture., Toiture {Toiture Nen
noe fsurrelévées) Bliblohéque 2l
{iste B) Cl
81001 Prélavement :
Complexe asphalté 57 330238
gitume dur sur calle Qui non . Lo Batment €2 Nen
béton) Batiment C : Toilure. Tottue {Beiiort
e C) <l
002 Prélevement :
Complexe asphalté o 330240
Elanchéilé sousple noire oui non g  w Batment C - Non
{couche 2 surisdlant] B RAERC S s Toiture { Dessus hall
fiste ©) entre BaI C et B)
o Prélevement :
) 330247
Complexe asphalté . 2 )
Bitume dur +papier (sur oui non Zl batiment C ¢ Non
s Batiment C : Toiture. Toiture {Toiture
dalle béton] Toltre !
; Bliblothéque Bat
(iste C) &
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LEI égl Repérage amiante avant fravaux
- DA-240347-001-TRV

LET H

ET-002 Prélevement :
solants 7 330237
Isolont oleu (sous Oui non . L — Batiment C : Nen
gravier] Toiture {Batiment
fliste C)
ET-004 Prélevement :
solants ! 330241
iolent joune sur bac Oui non - gafiment C : Non
acer] Toiture {Dessus hall
iste C) entre B&t C ef 8)
Prélevement :
ET-007 330246
solanfs Sul on 7 Baliment C : Kion
selart bleu {sous gravier) Batiment C : Toiture. Toiture {Toiture
gibliothéque Bat
<

Présence Amiante|
(Prélévement
/sondage)

Prélévement
/sondage

Composants Eodleidy cormpotngha Présence -
P inspecter Présent ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

de la consiruction amiante
ou & sonder

2 - Parois verlicales extérieures

Jeints ciossemblage Non
Joints digtanchéité Non
Mastics Non
Sondege : 000001
Panneaux {ideniique &
sandwichs oot Iécnantiion AU-
o S o 009 {324782) du
laques rigides fen X ) 7 = )
3 Qui oul — dossier DA- Qui
allége sous ensemble Baliment C - Fagade Bt , :
o 0440-001 TRV -
enube) DGH1)
fiste B] Batiment C -
Fogade Bt
Tresses Non
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LET H

Arcioises en compaosite /
fiore-ciment

Non

Bardages
Plaques ef bacs en fores-|

Non
ciment

Bardages
métalliques & Revélement inléreur,
simple ou double peinture
eau

Carton Non

Isolants sous
bardage Celle Non

Flocages Non

Appui de fenétre Non

Colles de comelages Non

Colles ce foiences Non

Colles de plinthes. Non

EN-GO1

Encuits a base de plétre
ou ciment ou autres Prélévement :

projetés, lissés ou o 324880

talochés Batiment C : Fagade Ouest. Batiment C :
Peinture + enduit Fagade Ouest
{Fagade type gravier]
Murs et Cloisons {liste C)

‘en dur’
EN-002
Enduts & bose de plédre
©cu ciment ou autres Prélevement :
projetés, fissés ou falochés| n 324881
Peinfure + endiuit {sur Baliment C : Fagade Ovest, Baliment C :
fagade lce Fagade Ovest
scubassement)
{iste C)

Qui nen

Nen

EN-003
Enduts & bose de plétre
cu ciment ou autres

cedde fiesd A il
mﬁfi :f:&‘é'f‘é’fzii Qui nen Batiment C : Fagade Sudt Batiment C :

Fagade Sud

Prélevement :
324882
Nen

fsur fagade fisse Pignon)
fiste C)
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EN-004
Enduits & base dle pkitre B
uciment ou autres - S
projetés, fesés outoloches Oui nort Bafiment C : Fagade Nerd., Batiment C : Hen
Peinture blanche + endu]
; Fagade Nord
facade fsse]
{iste C)
EN-00S
. Lm. ibetssioie pltis Prélevement :
cuciment ou autres - e
Ricjeles: s o tcloches o non, Bafiment C : Fagade Esl. Bafiment C : Nen
Peinfure = endut (sur b
tagade #ype gravier) neade
fiste CJ
EN-006
Enciuits & bose cle pléire
©u ciment ou aulres Prélévement ©
projelés, issés ou lolochés St on 2 324890 on
Peinlure + enciut (sur Baliment C : Fagade Esl. Balimen! C :
togade type gravier Fagade Est
eibliothéace])
fliste C}
Prélévement :
70450
Batiment C > Nen
Niveau 2+
Circulation
EN-031 48
Enduts & base de platre Batiment C : Fagade Esl, Fagade Nord, Fagade Ouest, Prélévement :
cu ciment ou autres i o Fogade Sud. 370484 on
projetés. issés ou falochés Bafiment C > Niveau 1: C104. Bafiment C >
Batiment C > Nveau 2 : C207, G208, Ciroulation. Sous-sols : C003
fiste C) Bartiment C > Sous-sols | CO03.
Prélevement :
370464 _—
Batiment C >
Niveau 2: C208
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Préleverment :
370469
Bafiment C > Hen
Niveay 2: C207
Prélevement :
370474
Bafiment C > fien
Niveau 1:C104
Elanchéilé exiérieurs des 5
) on
fondations
AU020
Peintures infumescentes, . Prélevement :
bitumineuses, 2l 370283
Lrninmuses, oui non Bafiment C > Sous-sols : CODT, C002, CO03, Local o Non
Sécoratives S Bétment C >
e % Sous-sols : C003
(liste )
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Composants

de la conshuction|

Partie du composant &

inspecter

ou a sonder

Présent ‘ Drfasnce ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante

Présence Amiante|
{Prélévement
/sondage)

Prélévement
/sondage

3 - Parois verlicales intérieures
Préléverment :
324897 -
Batment C ©
Fagade Est
EN-007
Encluits & base de plétre
ouciment ou autres Préleverment :
projetés, ssés ou 5 324901
laloches oui non - ; / Baliment C : Non
Lz A gatiment C : Fogade Est, Facade Quest. B ol hho o
gouleletle [sur murs 2 sanilaires)
intériewr {escalier))
Prélevement :
324903
Murs ef cloisons Batment C : fion
“en dur Facade Quest
(Etage 3 Salle
c31)
EN-008
Endluits & base de pifre
ou ciment ou autes Prélevermert :
projetés, lsés ou falochés o 324898
Toile verre peint + enduit o non Béfiment C : Fogade Ovest Béfiment C - Hert
fsur mur interisur fsalle Facade Ouest
soussol])
liste B)
EN-010
Endluits & base de piatre : Prélévement :
ou ciment ou autres Bk o | 28timent C > Niveau 4 : C402. Cd04, 405, C206, C47. 370065 fion
projelés, sés ou folochés C408, C409, C410, C411, C412, C413, C414, C415, Badiment C >
Sur cloisors Cireulation. Niveau 4: C410
iste B)
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EN-011
Encluils & base de pidre 2 Prélevement :
Guciment ou aulres S on | @timent C > Niveau 4: Ca02 Ca0s, Ce05, 205, Ca07, 370066 -
projetés, ssés ou folochés CA08, CA09. CAI0, A1, CAI2, G413, A4 CAIS, Bafiment C >
Sur mur Circulation. Niveau 4: C410
liste B)
Prélevement :
70085
Batfiment C > Hen
Niveau 3: C303
Prélevement :
370091
Bafiment € > ten
ST Niveau 3: C306
Endlis & base de piétre
A n
e out non | eafiment € > Niveau 3 : €307, C302, C303, C304, €305,
oy C306, €307, C308, C30%, C310, C311, Circulation.
(iste B) Prélevement :
370080
Bétiment C > Hon
Niveau 3: C310
Prélevement:
370084
Bafiment C > Nen
Niveau 3: C304
EN-017
Endils & base de platre Fan Prélevement :
Guciment ou autres ) - ) : 370103
P 2 - Owui non Bétiment C > Niveau 2 : €201, €202, C203, C204, C20é, o Nen
Projeies. ey oul lotoches €207, C208, C209, €210, C211, C212. Bétiment C >
Niveau 2: C212
iste B)
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Prélevement:
370111
Bafiment C > fen
Niveau 2: C206
Prélevement:
370116
Baliment C > Nen
Sous-sols : Lecal
EN-020 chauffage
rcluits & base de platre
ouciment ou autres Soi . :
projetés. lisés ou talochés - o Batiment C > Sous-sols : Local chauffage.
liste B) Prélevement :
370117
Baliment C > Nen
Sous-sols : Lecal
chautfage
EN-023
Enclits & base de piétre 532 Prélevement:
Siomerfololres oui non | Batiment C > Sous-sols : C001, CO02, C003, Circulation, L3012 Non
projetés, lisés ou falochés A, Bétiment C >
9o : Sous-scls : CO03
liste B)
EN-025
Enduils & base de pitre Prélevement :
ou ciment ou aulres oul - F4H 370132 Non
projelés, lissés ou lolochés Batiment C > Sous-sols : COO1. Baliment C >
Sous-sols : C001
fiste 8)
EN-078 " 3
Ercluits & base de piatre Prefeamend:
e o s S nen L. — Beliventc s ben
Rremies : > Sous=sols : Yide
i) santaires
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Prélevement :
370139
Bétiment C > Nen
Sous-sols : Vide
santaires
EN-032
Enduils & base de pitre Prélevement :
ou ciment ou autres ou non n 370490 Non
projetés, lissés ou talochés) Batiment C > RDC : C025. Batiment C > RDC|
1 C025
{iste B)
Flocages Non
Jcint de dilatation Non
Prélevement :
370149
Baliment C > RDC] Non
EN-030 : Sdlle de
Enduits & base de platre documentation
ou ciment ou auires it
projetés, lissés ou Qui non -~ » 2 "
Ialochés 8&timent C > RDC : Salle ¢e decumentation.
3 Prélévement :
(péli::'ée:':::ﬂ et fsbe) 370150
intérieurs) M'img;: Cd> RDC] Nen
: Salle de
documentation
Flocages Non
Jcint de dilatation Non
Revétements durs Non
bolant intérieur Non
Cloisons légéres [ Jonction entre panneaux N
ou préfabriquées orétabriouds
Panneaux de cloisons Non
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Tresse en ;:lvied.lléie de Ko
clcisons
Enduifs & base de patre
ou ciment ou aubes Non
proetés, lisés ou talochés
Gaines et coffres flocages bort
verticaux
Jorclionentrsporneaux| 1O chomps
one de la mission
Panneau el plagues | Hors champs
collés ou vissés de la mission
Jcints :"" Ehetp:
e Ia mission
Porte coupe-leu -
» ors champs
Vartoux de la mission
Hors champs
Pirfapares JoRy. de la mission
flamme
Vantaux Hois chormps
de la mission
Colles de camelages Non
Celles de faiences Non
Prélévement :
370097
Béatiment C > Nen
Niveau2:
Circuletion
Revétements de 7
"‘“'I;/ polosx 001 Batiment C > Niveau 1 : Circulafion. Prélevement :
RAGIEaE Lo, et e Batiment C > Niveau 2 : Circulafion. 70100
" oui oui Bé&timent C > Niveau 3: Circulation. Batiment C > Nen
iste ©) Batiment C > Niveau 4 : Circulation. Niveau?2:
B&timent C > RDC : Circulation. Circuletion
Batiment C > Sous-sols : Cireulation.
Prélévement :
370143 -
Batiment C > RDC
: Circulation
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Prélevement :
370056
Batiment C > Qui
Niveau 4 :
Circulation

Prélevement :
370060
Batiment C > Qui
Niveau 4 :
Circulation

Sondeoge : (00003
Bétiment C >
Niveau 1:
Circulation.
Batiment C >
Niveau2:
Circulation.
Batiment C >
Niveau3:
Circulation.
Batiment C >
Niveau 4 :
Circulation.
Batiment C > RDC]|

: Circulation.
Batiment C >
Sous-sols ©
Circulation.

Prélavement :
370124
Batiment C > MNen -
o Sous-sols©
SRR 2 S Batiment C > Niveau 1 : Cirulation. Cireulation

bitumineuses, B . B@Y!men' c> N!veau 2% C!FCMG’!OD.
décoratives Oui non E?leenl C> N!veuu 3: C!rt:\.dcilom
Batiment C > Niveau 4 : Circulction.
liste ©) Batiment C > RDC : Circulcﬁol:\. o
Batiment C > Sous-sols : Circulation. Prélevement :

370145
Bétiment C > RDC]|
: Circulation
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Prélevement :
370147
Batiment C > RDC|
: Circulation

Prélevement :
370095
Batiment C > Nen

Niveau 2 :
Circulation

Prélévement :
370098
Bétiment C > Nen
Niveau 2 :
Circulation

Prélévement :
370054
Batiment C > Non
Niveau 4 :
Circulation

Prélevement :
370058
Baliment C > Non
Niveau 4 :
Circulation

Prélevement :
370075
Batiment C > Nen
Niveau 3 :
Circulation
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Prélevement :
370078
Batiment C > Nen
Niveau 3:
Circulation

AUQ13

fiste C)

Il
Batiment C > Niveau | : Circulation.

Peintures intumescentes, Batiment C > Niveau 2 : Circulction.
bilumineuses, décoralives| QOui non Batiment C > Niveau 3 : Circulation.

Batiment C > Niveau 4 : Circulalion.
Batiment C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulation.

Prélevement :
370125
Batiment C > Nen
Sous-sols :
Circulation

Prélevement :
370144
Baliment C > RDC|
: Circulation

Prélevement
370148
Batiment C > RDC
: Circulation

Prélevement :
370094
Baliment C > Non
Niveau 2 :
Circulation

Prélevement :
370099
Batiment C > Nen
Niveau 2 :
Circulation
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Prélevement :
370055
Batiment C > Nen
Niveau 4 :
Circulation

Prélevement :
370059
Batiment C > Nen
Niveau 4 :
Circulation

Prélévement :
370076
Bétiment C > Nen
Niveau 3 :
Circulation

Prélévement :
370077
Batiment C > Non
Niveau 3 :
Circulation

Revélemenls durs Non

Sous couche des tissus
MUrCUX.
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ComBorants Parfie du composant & Préseiie Prélavement Présence Amiante|
4 P : inspecter Présent = ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE & (Prélévement
e la construction| | amiante /sondage
ou & sonder /sondage)
4 - Plafonds et Faux plafonds
Cales e ferrailage Non
Coffroges perdus Non
Prélevement :
370074 fion
Béfiment C >
Niveau 4: C408
EN-009
Encluits & base de plaire n Prélevement :
ou ciment ou autres i : ; 370063
Abahes ; 8étiment C > Niveau 4 : C402, C404, C05, C406, C407, 5
projetés, lissés ou oui non Béfiment C > Nen
S C408, C409, C410, C411, C412, C413, Ca14, C415, i .
talochés Circuiation. Niveau 4
Plafonds En sous-face de dalle Circulation
{liste B
Prélévement :
370068
Bafiment C > Nen
Niveau 4: C413
EN-OIS
Enduits & base de piatre 7 Préléverment :
zg;":s’:s‘;ﬂ?;’b"i‘hes oui non 2aliment C > Niveau 3: €301, C302, C303, C304, C305, Ba,‘.r;‘??c % Neon
PRI C306. €307, C308, C309. C310, €311, Circulation. 2 g
Niveau 3: C306
{iste B)
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Prélevement :
370082
Bafiment C > fen
Niveau 3: C310
ENO16 .
Endluls & base de pidtre . Prek romere:
‘?“,gf’,‘:sg's‘;‘:‘,’;'gfhés Qui non | Bsfiment C > Niveau3: €301, C302, C303, C304,C305, | Béfiment C > Nen
il ey s €306, C307, C308, C309. C310, C311, Cireulation. Niveau 3
pabi Circulction
Prélevement :
370105 iion
Batiment C >
EN-019 Niveau 2: C212
Endlits & base de plaire 71
ouciment ou aulres ; e : :
° Oui non | safiment C > Niveau 2: €201, €202, G203, C204, C206,
prEgiS, SSsalictches €207, C208, C209, €210, C211, C212.
iste B) Prélevement :
370106
Bafiment © > Nen
Niveau 2: C212
EN-021 s .
Endluils & base de pidire ﬁe‘g;’g{;‘; b
ou ciment ou autres i o 2 b —
projetés, lissés ou talochés Y satiment C > Sous-sols : Local chautfage. SR o
e, ous-sols : Local
plisies chauffage
EN-024
Erdluits & base de pidtre 57 Prélevement :
ouciment ou autres . - L] . . 70130
e Oui non satiment C > Soussols : C001, €002, €003, Circulation, |y 0 80 Non
Dégagement. Sous-sols : C003
{iste B]
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EN-026
Endits & base de pifre Prélevement :
ou ciment ou autres y o 370133
projetés, fisés ou falochés Oui nen Batiment C > Sous-sols : C0O1. Batiment C > Hen
Sous-sols : CO01
{iste B)
Flocages Non
PA-0T6 Prélevement :
Ponneaux et ploques HE 370135
collés ou vissés Oui non gatiment C > Sous-sols : Circulation, Local chauffage, Batfiment C > Non
Vide sanitaires. Sous-sols
{liste B] Circulation
Peinfures infumescentes, G
bitumineuses, décoratives|
Coffrage perdu Non
Prélevement :
370073
Bétiment C > Hon
EN-D12 Niveau 4: C408
Encuits @ base de platre
ouciment ov autres o
projetés, lissés ou Qui non Bétiment C > Niveau 4 : C402, C404, C405, C406, C407.
talochés C408, C405, C410, C411. C412, C413, C414, C415,
Poutres / {iste 8) Prélevement :
charpentes 370067
Bétiment C > Ben
Niveau 4: C410
EN-O14
Endlits & base de pléire . Prélevement :
ou ciment ou autres i 8 = : 370089
2 oui non | eafiment C > Niveau 3: C301, €302, €303, C304, C305, 2 Nen
prefelés. fssés oufelochés €306, G307, C308, C309. €310, €311, Circulation. baliment € >
Niveau 3: C303
{iste B)
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Prélevement :
370092
Batiment C >
Niveau 3: C306

Prélévement :
370081
Batiment C >
Niveau 3: C310

Prélevement :
370085
Baliment C >
Niveau 3: C304

Prélevement :
370086
Batiment C >
Niveau 3: C304

EN-018

{iste B)

Endluits & base de platre
ou ciment ou autres
projetés, lissés ou talochés)

21
Oui non Bétiment C > Niveau 2: €201, C202, C203, C204, C206,
€207, C208, C209, €210, C211, C212.

Prélevement :
370104
Bétiment C >
Niveau 2: C212

Prélavement :
370112
Batiment C >
Niveau 2: C206
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EN-022 .
Endlits & base de piéire "'é‘g;’oe{;‘f”’ :
ou ciment cu autres P i A
proietés, fissés ou talochés 2 nen Batiment C > Sous-sols : Local chauffage. Bchmer}? = ben
Sous-sols : Local
e B) chautfage
EN-027 , 3
Endluils & base de pléire P'é‘efoe{g‘:"' :
cucimont ol o ies Oui non £l Batiment C > Non
projetés, lissés ou falochés sa&diment C > Sous-sols : Vide sanitaires. o
Sous-sols : Vide
{iste B} sanitaires
N-029 s .
Endluls & base de piaire P'e‘gl’;’gg"' 2
QU cmen o o Oui non 2 Béfiment C > Nen
projelés, lissés ou falochés Baliment C > Sous-sels : Vide sanitaires. :
Sous-sols : Vide
liste §) sanilaires
Enfourage de poulres Non
Flocages Non
Joints. Non
Peintures infumescentes,
Py p Non
bitumineuses, décoratives|
. " Hors champs
lcint de dilatation ket
Interaces enfre | oo togade | O chomes
structures de la mission
; Hors champs
Rebauchage de la mission
Erduits dbase de plfre [
oucimentouaubes | o SO
projetés, lisés ou faloches| € 19 Mission
Hors champs
Gaines ef coffrels focones de ka mission
horizontaux
Jonction enfre panneaux| Hos:chomps
- de la mission
Panneaux et placues Hors champs
Collés ou vissés de la mission
Faux Plafonds Cantennements Non
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AUQ12 Prélevement :
Isolant de foux plafond y o 370070
o nen Bafiment C > Niveau 4: C405. Bafiment C > fen
{liste C) Niveau 4 C405
Joints enfre parneaux ou Non
Jonction enfre foux
plofond et siructure hon
Prélevement :
Pcnnec;:;g?lplcques Qui non H Bat?n:?;éz‘zc > MNen
J Batiment C > Niveau 4 : Circuletion. Lol
fliste A] HeAU L
Circulation
PA-002 Prélevement :
Panneaux ef plagues : 370064
ou nen Bafiment C > Niveau 4: C410. Bafiment C > Hon
(Tste A) Niveau 4: C410
PA-C03 Prélevement :
Panneaux et placues b I 370069
Qu nen Batfiment C > Niveau 4 : C405. Bafiment C > Nen
(fste Al Niveau 4: C405
PA-C04 Prélevement :
Panneaux et placues " n 370071
o et 2atiment C » Niveau 4 : C404, C406. Bafiment C > hen
{iste A) Niveau 4 C406
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LET [}

PA-00S Prélevement :
Panneaux ef plagues y : 370072
o nen 2atiment C > Niveau 4 : C408, C414. Bafiment C > fen
{iste A) Niveau 4 C408
PA-LOS Prélevement :
Panneaux ef placues ¢ o 370079
o ot Batiment C » Niveau 3: C307, C308, €310, C311. Bafiment C = fen
(iste A} Niveau 3: C311
PA-CO7 = Prélevement :
Panneaux et placues oui non | Batiment C > Niveau3: G302, C304, C05, C306, C309, | 370083 Non
liste A] cao. Niveau 3: G310
PA-08 Prélevement :
Panneaux el plagques = I 370087
= e Bétiment C > Niveau 3: C301. Batiment C > Kon
(liste A) Niveau 3: C301
PA-00% Prélévement :
Panneaux et placues i 70102
o e Batiment C > Niveau 2: €201, C204, €210, G211, C212. Béfiment C > Nen
{liste A) Niveau 2: C212
PA-0IC Prélevement :
Panneaux ef placues i o i 370107 K
Batiment C > Niveau 2 : C202, C207. C209. Batiment C >
(iste A] Niveau 2: C209
FF02DMR 020 A DA-210440-003 Indice : DGO5 Date : 23/10/2023 Page : 33/92

DA-240347-001-TRV - 08/10/2024
Bureau d'Etudes LEI - 42 rue Simone Veil 69694 VENISSIEUX - Tél. : 04 78 95 61 61 — contact@lei.fr
SAS au Capital de 250 000€ - SIRET 40037564800054 - 71208
Page 97 sur 153



l El %g Repérage amiante avant fravaux
___/A\__}

DA-240347-001-TRV
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PAOT1 Prélevement :
Panneau ef pladues ] o 370108
o nen Bafiment C > Niveau 2: C208. Bafiment C > fen
{iste Al Niveau 2 C208
T ﬁérgyos;ggn':
Panneaux el placues 2 7 Py
o e Baliment C > Niveau 2: C206, Circulaion. e o fen
— iveau2:
Circulation
PA-DI3 Prélevement :
Panneaux et plaques : H 370110
Oul nen Bafiment C > Niveau 2: C203. Bafiment C > Nen
{iste A) Niveau 2: C203
PA-D14 Prélevement :
Panneaux el plagues . I 370127
= e Béiment € > Sous-sols : C003. Bétiment C > Kon
{iste A] Sous-sols : 003
PA-DI5 Prélevement :
Panneaux ef plagues . 7 370131
o hen Batiment C > Sous-sols : COO1. Bafiment C > ]
{iste: A) Sous-sols : CO01
Pare-vapeur Non
Hors champs
fogoaes de la mission
Suipsnies el Peintures infumescerfes [ O chomes
contrevents de la mission
Protection en platre Hom:shomps
de la mission
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Partie du composan
pecter

Composants

le la conshructiol

Prései

nt ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Pr

ence Amiant
vement

5 - Planchers ef planchers techniques

CL-002
Colle

{liste C)

Revétements de
sol

1
Batiment C > Niveau 1 : Circulation.
Batiment C > Niveau 2 : Circulation.
non Batiment C > Niveau 3 : Circulation.
Batiment C > Niveau 4 : Circulation.
Batiment C > RDC : Circulation.
Batiment C > Sous-sols : Circulalion.

Prélevement :
370094
Bétiment C >
Niveau 2 :
Circulation

Prélévement :
370101
Bétiment C >
Niveau 2 :
Circulation

Prélevement :
70057
Bétiment C >
Niveau 4 :
Circulation

Prélevement :
70061
Baliment C >
Niveau 4 :
Circulalion

Nen

CL-0e3
Colle

{iste CJ

Batiment C > RDC : Circulation.

Frélavement :
370148
Béatiment C > RDC|
Circulation

Non

Dalles moquettes avec
enirecouche

Non

FFQ2DMR 020 A

DA-210440-003 Indice : DGO5
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Dalles plestiques Non
F VLS-L‘DW Prélévement :
es plostique avec sous- 2
couche QOui non vl e Nen
Béatiment C > RDC : C025. Bétiment C > RDC|
fiste C) o
Nez de marche Non
Chape maigre Non
Coffrage perdu Non
Etanchéité de cuvelages Non
Planchers
RA-001 Prélevement :
Ragréage oui non : 370489 Non
Baliment C » RDC : C025. Baliment C > RDC|
{liste C) 1 C025
Rebouchage aufour de N
concuits il
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Partie du composant &

Présence Amiante|

Compotanis Inspecter Présent Erfsence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Fréteveinent (Prélévement
de la conshuction| : amiante /sondage -
ou & sonder /sondage)
& - Conduits, canalisations ef accessoires
CA001 Prélevement :
Calerfugecge g 70118
Laine minérale ef par oui nen .. porop— Batment C > Nen
vepeur Sous-sok : Local
fliste ] chaulfage
25 5 Prélevernen :
Calerfugeage 3 Fal ool
o nen Bafiment C > Sous-sols : Local chauffage. Ml Nen
i) chauttage
Conduifs de
fluides, de
vapeur, fumée et CA-003 Prélevement :
échappement Calorfugeage » 1 370128
o nen Bétiment C > Sous-sols | C003. Bafiment C > Ken
(fste A] Sous-sols : CO03
Prélevement :
w&g";‘me 70134
O b Bétiment C > Sous-sols : Cireulation. Fleni &> Nen
(eie 4] Circulalion
Conduit Non
Enveloppe de calorfuge Non
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Rebouchage

de la mission

Prélevement :
370115
Batiment € > Nen
Sous-sols : Local
chautfage
o Préfevement:
doinis'anive;¢émsnis Oui oul Bé??r:'grioc > oui
2atiment C > Sous-sols : Local chauffage. y
" Sous-sols : Local
iste C)
! chauflage
Prélevement :
370121
Bafiment C > Nen
Soussels : Local
chauffage
Marchors Non
AU016 Hé\gyoewéenr :
Trastes Oui non ElS Bafiment G > Non
Filasse 2atiment C > Sous-sols : Locel chauffage Nt ol
b ot ous-sols : Local
i chautfage
Cables Hors champs
s Isolant o
élechiques de la mission
Hors champs
Glopeis de la mission
Elonchéilé coupedey | HOm champs
Clapets et volets de la mission
coupe feu Hors champs

Volets

Hors chams
de la mission

Vide ordures

Conduts

Hors champs
de la mission

Joint d'étanchéité des Hors champs

froppes

de la mission
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Composans

de la construction|

Parfie du composant &
Inspecter
ou a sonder

Présent

Présence
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Prélévement
/sondage

Présence Amianie
(Prélevement
Jsondage)

11 - Autre matériau connu

1008 25
Joint Prélévement :
Joint fen périghérie boie S off 2 it &
vitré bois fagade Batiment C : Fagade Etf. e
e Facade &st
bibliothéque] {oiblicthécue]
{iste C)
Joint e siruchure Non
1001
Mosﬂru;ﬁenm Prélevement :
2 ] HE 324885
bavette oui non - ¥ o i Non
" . Béfiment C : Fagode Ouest. Batiment C :
aluminum/magonnerie Fan il
ot fendfre bois {sous-sol]) %
{iste
Prélevement :
Fenéire / Veriére 324900
Bé&timent C : Non
Fogade Est (Elage 2
sanilaires]
JT-002 Prélevement :
Mastic 324906
Maslic dur fsur fenélre oui non i = 5 Bafimen! C: Non
el Vit 5] Batiment C : Fagade Est, Fagade Quest. foicade 0ol
fiiste C} {Etage 3 Sale C311)
Prélevement :
324891
Batiment C: Not
Facade St
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Prélévement :
324904
Batiment C: Non
Fagade Quest
a0z {Etage 3 Salle C311)
Mastic
Mastic gris (sous codre Sis -~ 7
horizontal fenétre grand gatiment C : Fagace Est, Fagade Ouest.
modéle freingot)
(st C) Prélevement :
324892 N
Batiment C : on
Fagade Est
JT-004
Mastic Prélévement :
Mestic gris {sous cacre out o 21 324893 Non
herizontal fenétre pefit Bétiment C : Fagade Quest. Batiment C @
medéle soussol frefingot] Fagade Quest
{liste C}
006 Prélevement :
" p § 324896
NMastic dur (sur virage . il R S
b vitré bois ou oen Batiment C : Fagade &t. EfigentCo Neo
Fagade Est
Blbkcihéona) {oibliothéaue]
flste ¢}
JT-007
Mastic Prélévement :
Mastic dur (sur fenétre bois oui o & 324899 Non
simple vitroge {petit Bétiment C : Fagode Ouest. atiment C :
modéle sous-sol]| Fagade Ouest
{liste C}
1008
Mestic Prélévement :
Mestic trorslucide n: 324902
[Etlencheité entre Qui non 2 % 7 Batiment C: Non
ot & gatiment C : Fogade Est, Fagade Quest. Facade B! (Elage 2
fenéire bois (extérieur)] sarilaires]
{liste C}
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Prélévement :
324505
Bafiment € :
Fagade Ouest
{Efoge 3 Sale C311)

J-010
Mastic

{iste C)

21
Bétiment € : Facade Est, Fagade Nord, Fagads
Ouest, Facade Sud.

Batiment C > Niveu | : C104.
3atiment C > Niveau 2: €207, €208, Cireulation.
satiment C > Sous-sols : CO03.

Prélevement :
370481
Batiment C>

Niveou 2 :
Circulation

Prélévement :
370487
Batiment C > Sous-
sols : C003

Non

Prélevement :
370465
Batiment C >
Niveau 2: C208

Non

Prélevement :
370470
Bafiment C >
Niveau 2 C207

Prélevement
370475
Bafiment C >
Niveau 1 : C104
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Prélevement @
370467
Batiment C >
Niveau 2 : C208

Non

Prélevement :
370472
Batiment C >
Niveau 2 : G207

e i
o Bafiment C : Facads Bsf, Facade Nord, Facade
oui nen Oues!, Focade Sud.
Baiment C > Niveou 1 : C104.
Bafiment C > Niveau 2 : G207, C208, Circulation.

fiste C)
Prélevement :
370477
Batiment C >
Niveau 1: C104

Non

Préldvement :
370479
Bétiment C > Non
Niveau 2:
Circulation

012 Prélevement :
Mestic 21 370486
Batiment C > Sous-sols : CO02, €003, Local chauffage.|  Bétiment C > Sous-
{liste ¢} sols : CO0%

Qui non Non

AU-001
Autres éléments i
Autres éléments | Mastic aris {Jint vertical ol non . ] s X
Batiment C : Fagade Ouest. Bafiment C

entre panneaux fegade| Fagade Ouest
{iste C) ik aaid

Prélevement :

Nen
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AUQD2 )
Autres éléments g P’é'zfs"gf”' :
Mauesisovment gie o reh Bétiment C : Fagade Ouest. Béimeant C : beq
oint panneau vericous) ol i
{liste C}
AUQD3
Autres léments Prélevement :
Masfc gris fjoint entre A a: 324886
panneaux facade o non, Batiment C : Fagade Nord. Batiment C © Neg
herzontal) Facade Nord
{iste C)
AUQD4
Autres dléments
2 Prée "
Mousse grise (i\,pe_ fan‘d i i re = ;“eargsn
delohtsots el e ou nen Batiment C : Fagade Nord. Bafiment C ¢ Hea
Jaint entre panneaux Fagace Nord
facade horizontal)
fiste: I
AUQ05 " )
Autres éléments ¥ FrEiyemant:
Peinfure mamon sur oui non e S adiid e Non
boisserie (surfenétre bois) ) s facade S
fiste €} <
AUQD7 :
Aures éléments - Erip et
Mosfic fsur sclin oui nen : - ) 8 Non
métolique) Batiment C : Toiture. Bahmer_ﬂ C: Teiture
fiste (Batiment C|
AUQDB Prélévement :
res léments o on 2 tion
Masfic fsur couverting alu) Batiment C : Toiture. Batiment C : Toiture
{iste CJ {B&timent C]
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RS Prelae:;lge;\;nt :
Autres éléments . 2 " ;
s cTen: Oui non - - Batiment C : Toilure Nen
Masfc {soiin métalique] Bétiment C : Toiture. 5
o) (Dessus hall enfre
Bat Cel B
Prélevement :
AU010 X 330244
Abdres déments oul non : Bafiment C : Toiture Non
mastc (sur couverting alu] Bétiment C : Tofture. oA
(iste: C} Blibliothéque Bat C)
A1 Prélevement :
Autres élémen's i 330248
Mashic (pour solin Oui non . Btiment C : Tofture Mon
métalique) (Toiture
fiste C} Blibliothéque Bal C)
. Prel;;oelr;\:nt :
Autres &léments S H e %
Peinture bleue sur ballon Y nen satiment C > Sous-sols : Local chauffege. imar ous= on
2 sols : Local
ste C)
chauffoge
AUQ17 Prélevement :
Autres éléments o i e 370140 —
Peinture sur gerde-coros Batiment C : Fagade Nord. Batiment C:
fliste C} Fagade Nord
AL018 2l Prélevement :
Autres lémens Batiment C : Fagads Esf, Fazade Nord, Fagads i
Jeirt piafre sous domart Oui non Ouest, Facade Sud. e Nen
{Escalier) Bétiment C > Niveau 1: C104, Ni:;mfg ey
fliste C} Bétiment C > Niveau 2 : G207, C208, Cireulation, :
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Prélevement :
370471
B&timent C >
Niveau 2: C207

Prélévement :
37047¢
Batiment C >
Niveau | : C104

Prélévement :

Batiment C> Non
Niveau 2:
Circulation

AUQ12
Autres éléments
Peinture sur huisseries
{liste C}

non

11:
Batiment C : Facade Est, Facace Nord, Focade
Quest, Fagade Sud.
Batiment C > Niveau 1: C104,
Batiment C > Niveau 2: €207, Circulation.
sétiment C > Sous-sols 1 CO03.

Préldvement :
370482
Bétiment C > Non
Niveau 2:
Circulation

Prélévement :
370485
Batiment C > Sous-
sols 1 CO03

Prélevement :
370468
Bafiment C >
Niveau 2 : C207

FFQ2DMR 020 A

DA-210440-003
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Prélevement :
370473
Bafiment C >
Niveau 1: C104

Non

Fait & Lyon, le jeudi 19 octobre 2023.
Opérateur de Repérage :

Olivier-Emmanuel FOUILLOUX
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Planche : 1/12
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Croquis de repérage n” Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond)

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Localisation : Batiment C
Batiment C Rdc/ AU-001 (324869)
Sous-Sol EN-001 (324880) | AU-002 (324884}
EN-002 (324881 |
JT-001 (324885) (
JT-002 (324891} ¥
| [ |
|
EN-003 (324382 e e | e AU-003 (324386)
b AU-004 (324887)
i il i | EN-008 (321898)
j — v = o o= - i: - - - - . JT-007 (324899)
1 L 'y L ] L [ EN-004 (324888}
— AU017 (370140)
EN-007 {324897)
g 8 E ] 8
JT-004 (324893)
~ EN-005 (324389)
JT-009 (32¢892)
L LL 1L 1l 1l 1
v
AT-008 (524696) AU-005 (324894)
AU-006 (000001)
JT-005 (324895) EN-006 (324890}
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Croquis de repérage n° 2 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 2/12
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur Olivier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C
Batiment C / Niveau 1
—p -—I:] ™ - = =
| alal o o I
| ) —
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Croquis de repérage n° 3 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel {(batiments C)

Planche : 3/12

Auteur : Olivier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C
Batiment C / Niveau 2
U T i i "—l] (R =T
[ ="
|

| JT-008 (324902)

JT-002 (324800} 007 (324501)

FF02DMRO20 A
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Croquis de repérage n° 4 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 4/12

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur : Olivier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

Batiment C / Niveau 3 EN-007 (324903)

JT-003 (324904)
JT-002 (324908)

JT-C08 (324905)

1
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Croquis de repérage n° 5 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 5/12

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur : Olivier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

_ 'a"l—"—l"a'*'e e —r‘l—nfu =T
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Croquis de repérage n° é : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : /12

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) livier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

AU-007 (330235)
AU-008 {330236)

Toiture

ET-002 (330237)
BI-001 (330238) -
AU-011 (330248)

ET-001 (330234) ——

AU-010 (330244)
ET-006 (330245)

ET-003 (330239)
BI-002 (330240)
ET-004 (330241) %legg; 8;8::%)

ET-005 (330243)

AU-009 (330242)
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Croquis de repérage n® Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel {| ments C)

Planche : 7/12
ivier Emmanuel FOUILLOUX

Localisation :

CA0O3 (370128) ——
EN-02¢ (370130) ——
PAD1 (370127) ——
CN-023 (370128) —.

FAD15 (370131}

T ON026 (370139)
~— LN-031(370484)
~ AU-020 (370483)

EN-025 (370132}

EN021 (370123) ——
CA-002 (370122)
AU-0I5 (3701 14)

AUOIG 370115) -
N2z (370126 ——

JT003 (370121)
JT-008 (3701200 ——

3701171 ——
EN-020 (3701181 ——

CA-007 (370118 ——
(:

AT
st
5
===
b} ‘ ~
AUDT2(370124) CAODA (370134

AU013 370125)
CL001 (000003) —

Sous-sols

EN-0z8 (a7n1as)
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Croquis de repérage n° 8 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Planche : 8/12
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Localisation : Batiment C

AU012 570145)
5005 7 )
AU013 (370144 i oo smian)

CL-001 (370143) — A

AL013(370148)

012 (370147}
CL001 (000003 AUD121370147)

EN-0132 (370480}

LT RA-D0T (370483}

EN.030 (370145}

T LB001 (370488

EN-030 (370150}

RDC
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Croquis de repérage n° 9 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Planche : 9/12
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

AU-019 (370475)
EN-031 {370474)
JT-010 (370475 \

CL-001 {000003) —, AU-018 (370476) —
\ JT-011(370477)

B e

W

Niveau 1

FF02DMRO20 A
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Croquis de repérage n”

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

EN-018 (370112}

PAO12{370109) ——

AU19 {370282)
JT-010 (370481}

0: Croquis de repérage des pré

EN-017 (370111) —— "\

evements et sondages (Sol, Mur, Plafond)

Localisation :

PAII (370108)

JTO11 {370672) ——

AU18 i370471) 3
JT-010 (370470)
EN-031 (370469)
AU19 370068) — .

{PA10 (370107) —

Planche : 10/12

ivier Emmanuel FOUILLOUX

T CL002i370101)
" GL01 {370097)

/

~—— AU-012 (370088)
AU-B13 (370088

7 EN-012{370105)
T EN-019{370105)
EN-018 (37010¢)
— EN-0I7 (370103}
S PA-009 (370102)

AL-012 {370095)

N ioat woisn, —Iit AU-013 (37009¢)
JT-011{370479) — ; CL-001 [EW(]O:!) i i
AU13 (370678) gtggf Eq‘mg‘,g 5 ' PAOI3ETONG
Niveau 2
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Croquis de repérage n° 11 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche: 11/12
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C
PA-Q0T (370083)
EN-013 (370091) —— EN-015 (370032)
EN-014 (370092) — ), EN-014 (370081) — PA006 (370078)
EN-015 {370093) \ EN-013 (370030} /
EN-016{370090) ——
EN-013 (370088)
I —— EN-014 (370089)
EN-013 (370084} GL-001 (000003) —%
EN-014370088) —/ AU-012 (370075) — 1
EN-014 (370086) —— AU-013 (370076) — i AU-012 (370078)
i — AU-013 (370077)
PA.008 (370087) ——
Niveau 3
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Croquis de repérage n° 12 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Planche : 12/12
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Localisation : Batiment C

TN-012 (370067) EN-099 (370068]
CN-011 (370066)
= = N =S
CN-008 {370074)
PRGOS (370072) —
CN012 {370073) —— B ) st o
PA-001 (370082} = b —

EN-GOS {370063)

il

B e = = o %t on =

PA-0D4 (370071} AL-DI2 (370054)
GL-0O' (0000031 AU (370070) AN AU-DIS (370055
A2 705 — baoos s —— Gben ronent
CL-N
CL-002 {370061)

Niveau 4
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13.2 CROQUIS DE REPERAGE AMIANTE

Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 1/7
Auteur : Olivier Enmanuel FOUILLOUX

Site : IUT Gratte Clel (batiments C)

Locdllsation : Batiment C

Bétiment C Rdc/
Sous-Sol

[ i S S
].l 9] L L | Ll [
T
-
. E&.» E
= a8 ] L} _1 8 8
P
1 1L 1l 11 Ll Ll Ll 1
AU-008 (000001}
Plagues rigides en alléges Ensemble menuise
JT-005 (324895)
Joint en périphérie baie vitré bois tagace bibliothéque
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Croquis de repérage n” 2 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 2/7
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

.

s,

JT-008 (370120}
Joint entre élemants

CL-001 {000403)
Golle e piinthes

Sous-sols
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Croquis de repérage n° 3 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 3/7

Site : IUT Gratte Ciel {(batiments C) Auteur : Olivier Enmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C

CL-001 {£00008)
Colle da plintes

= u"/ u_:_J__J . B - -

AR AP e I

RDC
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Croquis de repérage n° 4 ;: Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 4/7
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Localisation : Batiment C

CL-001 (000003}
Golle ce plinihes

) R o »
H"_" > :i_h.
N 1D NS Vi |
Lk
Ea
——— T
=== M M B e
2 ) )
"’II
| e [ . y "
= = —— . S 3

Niveau 1
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Croquis de repérage n° 5 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 5/7
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C) Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX
Localisation : Batiment C
s i e e L5 . =, .
| )
b < [ £ = L W 3 g L J
3 s P
i 4 =
3 T )
12 12 R ] | )
- imay-t [
= w ) [
== e £ s, LT
N NES| =S
L1 b
GL-001 1000003 —
Callo de plinthes
Niveau 2
DA-210440-003 Indice : DGO5 Date : 23/10/2023 Page : 69/92
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Croquis de repérage n° é : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond)
Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)

Planche : 6/7
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Localisation : Batiment C

o B

|
|

CL-001 (000003) —
Golle de piinthes

Niveau 3
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Planche : 7/7
Auteur : Olivier Emmanuel FOUILLOUX

Croquis de repérage n° 7 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond)

Site : IUT Gratte Ciel (batiments C)
Localisation : Batiment C

T — - e
e % % o' il W L
N / \ \.
./ps : ugs
N s

L N R N S I
CL-001 (370060) CL-001 (370056)
Colle de plinthes Colle de plinthes
Niveau 4
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13.3 Annexe - Procés-Verbaux d’analyse

Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

acreditogdo
Stracitagea

L0705
ISONEC 17025
Ensalos
LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Monsleur Laurent GALLOT
Rue de Gerland 81
69007 LYON
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
7 N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-067787-01
I Date d'émission de rapport : 16/08/2021 20:10
Référence dossier Client:DA-210440-003
Référence dossier N* : 21UV050202 Regu par MyEasyLab-St Herblain le : 11/08/2021 19:12
Référence laboratoire N* : 21EK111425 Regu par le laboratoire le : 11/08/2021
Préparation
N* . Technique
e Reiéiirenlce DP‘;C"P;‘D" utilisée | Nbprep/ Résultats
S Lok / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
001 | 324880 / Batiment C> Facade Ouest | Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Peinture + enduit Facade type matériau dur de type mortler, / wwex attague acide détectées
A béton, chape (gris) (méthode inteme
de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / wwex attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (beige) / Wwex attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
002 | 324881/ Batiment C > Fagade Ouest | Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination ev/ou | Fibres d'amiante non
/ / Peinture + enduit sur facade matériou semi-dur de type endult / wwex attague acide détectées
lice soubassement (blanc) ; matériau dur de type (méthode inteme
mortier, béton, chape (gris) de traitement)
Mackeial dur de fype mortier, MET 1/2 | Calcination evfou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / wwex attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
L o de ce d n'est & forme Intégrale. Il 5 {s). Le pré: que les objets soumis 3 |"essal tels qu'lls ont été requs au
L is bole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, I
Unipessoal Lda.

acreditacao
—

LO705
ISOAEC 17025

15
N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-067787-01
— Préparation
N* . echnique
&b Ré‘f" i D“,‘""":"" utilisée | Nb prep/ Résultats
: dlient visudiic / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

003 | 324882/ Batiment C> FacadeSud / | Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture blanche + enduit sur matéeiau semi-dur (blanc) ; / Wwex sttague acide détectées
fagade lisse Pignon matériau dur de type mortier, (méthode Intere

béton, chape (beige) de traitement)
Mackriau dur de type mortler, MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton; chape (beige) / wwsx attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (beige) / wwex attaque acide dérectées
(méthode inteme
de traitement)

004 | 324883 / Batiment C> Facade Quest | Matériau (beige) ; matériau souple MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic gris Joint vertical entre de type joint {gris) / Wwex attague acide détectées
panneaux facade (méthode inteme

de traitement)

005 | 324884 / Batiment C> Fagade Ouest | Matériau (noir); matériau semi-dur MET 1/2 | Cakination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mousse sous mastic gris joint {beige) ; mabistau souple de type / wWwex attaque acide détectées
panneaux verticaux Joim: (belge) (méthode inteme

de traitement)

006 | 324885 / Batiment C > Fagade Ouest | Matériau semk-dur (blanc}; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic gris entre bavette matériau souple de type mastic / RIG6 attaque acide détectées
aluminium/magonnerie et fenétre eris) (méthode inteme
bois (sous-sol) de traitement)

007 | 324886 / Batiment C > Facade Nord / | Matériau (noir); matériau semi-dur MET | 1/2 | Calcinstion et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic gris joint entre panneaux (beige); matériau souple de type / RIG6 attague acide détectées
fagade horizontal loint (beige) (méthode Inteme

de traitement)
Matériau semi-dur (beige) ; N ot

008 | 324887 / Batiment C > Facade Nord / MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mousse grise type fond de joint matériau souple de type joirt (gris} / RIGS attaque acide détectées
sous mastic gris joint entre (méthode inteme
panneaux facade horizontal de traitement)

009 | 324888 / Batiment C > Fagade Nord / | Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 | Caleination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture blanche + enduit fagade matérlau de type peinture (beige); / RIG6 attaque acide détectées
Hlsse matériau dur de type mortler, (méthode inteme

biéton, chape (gris} de traitement)
Matériay dur de type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / RIG6 attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

La repraduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 | "essal tels qu'lls ont été requs au
ibole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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— Préparation
N* - echnique
&b Ré‘f" i D“,‘""":"" utilisée | Nb prep/ Résultats
: dlient visudiic / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

010 | 324889 / Batiment C > Fagade Est / Matécfau semi-dur (blanc) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture + enduit sur fagade type matériau dur de type mortler, / wwsx sttague acide détectées
gravier béton, chape (blanc} (méthode inteme

de traitement)
Makriau dur de type mortier, MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton; chape (blanc) / wwsx attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
011 | 324890 / Batiment C > Fagade Est / Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
m | / Peinture + enduit sur fagade type matériau dur de type mortier, ] wwsx attague acide détectées
gravier (Bibliothéque) béton, chape (blanc) (méthode inteme
de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | caleinaton etjou | Fibres d'amiante non
béton, chape (blanc} / wWwex sttague acide détectées
(méthode Inteme
de traitement)

012 | 324891/ Batiment C > Fagade Est / m:u“"’:m’m’"’:";: L MET | 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic dur sur fenétre simple 3 / wwex attaque acide détectées
vitrage bois semi-dur de type mastic (beige) {méthode Inteme

de traitement)

013 | 324892 / Batiment C > Fagade Est / Matértau semi-dur (beigs) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic gris sous cadre horizontal matériau souple de type mastic / Wwex attaque acide détectées
fenétre grand modéle /rejingot eris) (méthode inteme

de traitement)

014 | 324893 / Batiment C > Facade Ouest | Matériau souple de type mastic Mer | 1/2 | calcination etjou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic gris sous cadre (erts) / wwsx attague acide détectées
horizontal fenétre petit modéle (méthm_ie Iinteme
sous-sol /rejingot de traitement)

015 | 324894 / Batiment C > Facade Est / Matérial de type systime d'endutt MET 1/2 | Calcinationet/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture marron sur boisserie peinture (gris} / wwex attaque acide détectées
sur fenétre bois (méthode inteme

de traitement)
016 | 324895/ Batiment C> Facade Est/ | Matériau de type systéme denduit mowr | 2/2 . A
< peinture (belge) ; matériau
@ | /Joint en périphérie baie vitré semi-dur di type Jolnt (b ] xuew Fibres Sarmisnte de
bois fagade bibliothéque (beige) ; matériau semi-dur type chrysotile
(marron)

017 | 324896 / Batiment C > Facade Est / WMistirtal) de tyre paiituza (Blanc) ; MET 1/2 | calcination eou | Fibres d'amiante non
/ Mastic dur sur vitrage baie vitré masériau semi-dur (marron); / Wwex attague acide détectées
bois bibliothéque SIS LS SR e (méshode Ineme

(beige) de traitement)

La repraduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 | "essal tels qu'lls ont été requs au
ibole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-067787-01

— Préparation

N* - echnique

&b Ré‘f" e D“,‘""":"" wilisée | Nb prep/ Résultats

: dlient visudiic / Analyste | Nb grilles Type
oulames

018 | 324897 / Batiment C > Fagade Est / Matériau de type systhme d'enduft MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture + enduit type goutelette peinture {beige) / Wwsx attaque acide détectées
sur murs intérieur (escalier) (méthode inteme

de traitement)

019 | 324898/ Batiment C > Facade Ouest | Matériau de type peinture (beige); MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Toile verre peint + enduit sur "“I‘m“ de type maillage de fibres / wwex attague acide détectées
mur intérieur (salle sous-sol) et liant (blanc) (méthode inteme

de traitement)
Matériau d',‘"‘ systéme d'endult MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
peinture (beige) ; matériau ] wwex attague acide détectées
semi-dur de type plétre (blanc) (méthode inteme

de traitement)

020 | 324899 / Batiment C> Facade Quest | Matériau {noir); matériau de type MET | 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic dur sur fenétre bois ponoxe fraiee) s athday / wwex attaque acide détectées
simple vitrage (petit modele semi-dur de type mastic (beige) {méthode inteme
sous-sol) de traitement)

021 | 324900 / Batiment C > Facade Est / Matértau semi-dur (blanc) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic dur sur fenétre simple matérieu ""'?'d"' ("',“m") -, / xpU7 attague acide détectées
vitrage bois Sruces; matkeies sami-chis e type (méthode inteme

mastic (beige) de traitement)

022 | 324901 / Batiment C > Fagade Est / Matériau de type systime d'endult MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture + enduit type goutelette peinture (gris}; matériau semi-dur 1 xpU7 attague acide détectées
sur murs intérieur (escalier) de type cimen (g7 en traces (méthode inteme

de traitement)

023 | 324902 / Batiment C > Fagade Est / Matériau semi-dur (marron) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic translucide Etancheité matériau souple de type mastic 1 xpU7 attaque acide détectées
entre magonnerie et cadre fenétre Grerisp ) (méthode Inteme
bois (extérieur) de traitement)

024 | 324903 / Batiment C > Facade Quest | Matériau de type systéme d’endult MET 1/2 | Calcination ev/ou | Fibres d'amiante non
/ / Peinture + enduit type peinture (blanc) ; matérisu dur de 1 xou7 attaque acide dérectées
goutelette sur murs intérieur twe lr, béton, chape (gris) (méthode inteme
(escalier) de traitement)

Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / xpu7 attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)
Matérisy dur de typs mortier, MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (blanc) / xeu7 attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

La repraduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 | "essal tels qu'lls ont été requs au
ibole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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— Préparation

. . echnique

N Référence Description utilisée | Nbprep/ Résultats

éch. client visuelle &

/ Analyste | Nb grilles Type
ou lames

025 | 324904 / Batiment C > Fagade Quest | Mavériau seml-dur (beige) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic gris sous cadre matériau souple de type mastic / kPU7 attague acide détectées
horizontal fenétre grand modale ) (méchode inzeme
/rejingot de traitement)

026 | 32405 / Batiment C > Fagadle Ouest Matériau souple de type mastic MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic translucide E pmativi detype / kU7 attaque acide dérectées
entre magonnerie et cadre fenétre palntre (marron) ; ma‘.mu (méthode inteme
bois (extérieur) semi-dur (granulsire} (beige) de traitement)

027 | 324906 / Batiment C > Fagade Ouest | Matériau (noir) ; matériau semi-dur MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ / Mastic dur sur fenétre simple (marron) ; matériau semi-dur 1 xpu7 attaque aclde détectées
vitrage bois ook} s maiclay sk SN0 (méthode inteme

mastic (beige) de traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau semi-dur de type ciment (gris) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau.
2) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibreux) (beige). Les autres
ériaux décrits ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d’'intercontamination, le résultat d"analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
Méthodes d'analy ées pour la he qualitative des fibres d’amiante dans les matériaux :

Fibres d é et identification par Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée &
pankduGuldc HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

MET: Déter Fibres d icination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique & Transmission twlpﬁd'unMWmm dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée ¢ partir de la norme : NF X
43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notu: Validé et approuvé par :

demande. Il est & noter que ce rapport en francals estune
oaﬁedehvnulon odjnd! du rapport en langue porlupkﬂttlo:ld‘ eninterne par le laboratoire. - :swf

sur ce rapport, sépare | nsmis par le
déerits Mun-mmdmlnmwwnmmﬁnow I: ,a' ey
I‘anahse -3 : Le présent raport ne que les analyses 3 son offre et e

au LAB GTA 44, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et MITA wr m! les &chantilions massifs . La
mention sur |e rapport d"une technique d’analyse par META indique que les échantilons ont & traités selon I‘annexe
2du guide HSG 248 (MOLP) mals sans aboutir & un résultat conciusif, -4 : Pour la recherche d'amiante dans les
matériaux, l2 limite de détection garantie par prise d'essal dans les matérfaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en
masse. -5 : "Fibres d'amiante non détectées” su MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférieure &
Ia Imite de détection garantie de fibre d' r dtre une
fibre doit avolr un diamétre supérieur 3 0,2 um. “Fibres d'amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut
renfermer une teneur inférfeure & la imite de détection garantie de fibre d 'amlante. - 6 : La portée d'accréditation du
laboratoire est référencée sous le n® L0705-1 et est disponible sur hitp//www.ipac.pt/, - 7: La liste des méthodes
Aexib Sire Rée

—}c‘g.\:ei o

Flévia Ferreira
analyste en

rofi rofinsab. i de-andlise-c

B
lidade/.-8B: Le dela du client. - 9 : Analyse néalisée dans le cadre des textes
régiementaires sulvants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019, Décretn®
2011-629 du 3 Juln 2011, Arrété du ler octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18). - 10:: Le
npmﬁalbldlmkadreduulldel‘lrﬁdesdellrv&édulermmlBlmhmel

T ajouté dans les maté produits

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. lmsupm Le présent rapport ne concerne que les objets sournis 3 |"essal tels qulls ont été requs au
ne sont pas incdlus dans la portée d'accréditation.
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— Préparation

N 2 echnique

e Référence Description utilisée | Nbprep/ Résultats

3 client visuelle / Analyste | Nb grilles Type
oulames

031 | 324776 / Batiment A > W“"“:“"" type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée > Facade Nord / béton, chape (gris) / vD6G attague acide détectées
/ Matériaux granuleux type béton (méthode inteme
en soubassement mur fagade de traitement)

032 | 324777/ Batiment A > Niveau 1 > m?' ‘“’,’:‘\"‘“"‘u("““ MET 1/2 | cakcination et/ou VO
Facade Ouest / / Mastic dur sur ol s w" (belge) / V066 attague acide Fibres d'amiante de
vitrage fenetre métal ("::*l“"" "':";’;' type chrysotile

033 | 324778 / Batiment A > Niveau 1 > m‘: g':‘"""’)m':‘;‘f’“:) MET | 1/2 | calcinstion et/ou N
Facade Ouest / / Mastic dur sur s - / Ve attaque aclde Fibres d'amiante de
vitrage fenetre métal (m;im"?n"’;' type chrysotile

034 | 324779 / Batiment A > Niveau 1> n":ﬂ“ﬂﬁ”&";’g; ey cetv MET | 1/2 | calcination et/ou 0N
Facade Ouest / / Mastic dur sur Sormi e 4o pi imelc (Bekdh) / Ve attaqueacide | e gamiante de
vitrage fenetre métal ("ﬂ”d' '"‘:':t';’ type chrysotile

035 | 324780/ Batiment A > Niveau 1 > Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Facade Ouest / / Peinture + enduit :::n"a‘h:“' :: rt?)”l ortier, / VD66 attague acide détectées
sur mur (cOté intérieur) Epe (n;éﬂ‘nge Inur;r;e

e traiteme
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gs) 1 vns6 attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

036 | 324781/ Batiment A > Niveau 1 > Mavkrtau fmaron) ; matkriau dur MET 1/2 | Cakination et/ou | Fibres d'amiante non
Fagade Ouest / / Mortier :"“" ;mm"' béton, chape / V066 attaque acide détectées
rempissage montant vertical PR (méthode inteme
métallique (ensemble vitré métal) de traitement)

037 | 324782 / Batiment A > Niveau 1 > Matériau de type systéme d’enduit Mo | a/a N

peinture (beige) ; matériau dur
| Facade Ouest / / Plaque rigide en Hbraux de type b it (gris) ; /™6 Fibres d'amiante de
allége sous ensemble menuisé matériau souple (fibreux) (beige) ; type chrysotile,
matériau de type polystyréne riébeckite-amiante
(blanc) (cracidolite)
La reproduction de ce document n'est autorisé o Intégrale. I 6 (s). Le présent Tes objets soumis 3 |"essal tels qu'lls ont été requs au

bole * ne sont pas Inclus dans ks portée d'sccréditation.
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ISO/IEC 17025
Ensaios
LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Monsleur Laurent GALLOT
Rue de Gerland 81
659007 LYON
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAU
& N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-100916-01
I Date d'émission de rapport : 31/12/2021 13:40

Référence dossier Client:210440-003

Référence dossier N* : 21UV080879 Regu par MyEasylab le : 23/12/2021 09:22

Référence laboratoire N* : 21EK157326 Regu par le laboratoire le : 23/12/2021

Date d'analyse : 30/12/2021
o Préparation
o s A echnique
ér:h Re{f.r Ece Des.c"pl';m utilisée | Nbprep/ Résultats
) 21 P / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

001 | 330234 / Toiture Batiment C/ M:Lérfau de type aluminium (gris) ; MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Aluminium+étanchéité noire type mathrisu souple fioveny) /B2 attague acide détectées
paxalu sur relevée {bkumineia) {noke (méthode Inteme

de traitement)

002 | 330235 / Toiture Batiment C / Mastic | Matériau souple de type mastic MET 1/2 | Cakcination et/ou | Fibres d'amiante non

sur solin métallique eige) + (transparent) / B attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

003 | 330236 / Toiture Batiment C / Mastic | Matériau souple de type mastic MET 1/2 | Calcinationet/ou | Fibres d'amiante non

sur couvertine alu eris); makriau somi-dur (belga) /Bw attaque acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

004 | 330237 / Toiture Batiment C / Matértau (mamon) ; matériau de MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non

Isolant bleu sous gravier type mousse (bleu) / Bay attague acide détectées
(méthode inteme
de traitement)

005 | 330238 / Toiture Batiment C / Mackiu dur bieuminet 8 y0e mer *| 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non

Bitume dur sur dalle béton enrbi {viskiermant monocouche) /By attaque acide détectées
(granulats et liant hydrocarboné) (méthode inteme
{nokr} de traitement)

006 | 330239 / Toiture Dessus hall entre Matériau semi-dur (gris) ; matérlau MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Bat C et B/ Etanchéité ardoisé souple (bitumineixx) (noir) /B attaque acide détectées
Etanchéité auto-protégé couche (méthode inteme
supérieure de traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets sourmnis 3 |"essal tels qu'lls ont été requs au
L \bole * ne sont pas Inclus dans la portée d'accréditation.
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Unipessoal Lda.

acreditacao
—

LO705
ISOAEC 17025
ios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-100916-01

— Préparation

N* . echnique

&b Ré‘f" e D“,‘""":"" wilisée | Nb prep/ Résultats

: chant visvelic / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

007 | 330240 / Toiture Dessus hall entre Matériau semi-dur (grls} ; matériau MET 1/2 | cacinstion et/ou | Fibres d'amiante non
BAt C et B/ Etanchéité sousple souple (fibreux) (bituminew) (nolr) /B sttague acide détectées
noire couche 2 sur isolant (méthode inteme

de traitement)

008 | 330241 / Toiture Dessus hall entre Matérisu fibreux de type Isolant mowr | 2/2 Fibres d'amiante non
Bat C et B/ Isolant jaune sur bac (jaune) / paBa détectées
acier

009 | 330242 / Toiture Dessus hall entre Matériau souple de type joint (gris) MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
BSt Ceet B/ Mastic solin métallique | # Masériau semk-dur (gris) /B attaque acide dérectées

(méthode Inteme
de traitement)

010 | 330243 / Toiture Dessus hall entre Matériau de type aluminium (gris) ; MET 1/2 | calcination ev/ou | Fibres d'amiante non
88t C et B/ Aluminium+étanchéité matérieu souple {fbreu} /B attague acide détectées
noire sur relevéé et joue latérale (bitumineux} (noir) Gndthiia Wkeie

de traitement)

011 | 330244 / Toiture Blibliothéque Bat Matériau semi-dur (beige) ; MET 1/2 | cakcination et/ou | Fibres d'amiante non

C / mastic sur couvertine alu matériau souple de type mastic / Bo) attague acide détectées
(beige) (méthode inteme
de traitement)

012 | 330245 / Toiture Blibliothéque Bét Matériau de type aluminium (gris) ; MET 1/2 | Calcinstionet/ou | Fibres d'amiante non
C/ Aluminium-+étanchéité noire muﬂ?" semi-dur (fibrew) /B attague acide détectées
sur relévées @kmine) (o) (méthode inteme

de traitement)

013 | 330246 / Toiture Blibliothéque Bét Mavériau de type moussa (bleu); MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

€/ Isolant bleu sous gravier TS Chriet SR o (eeyon) /By attague acide détectées
(méthode Inteme
de traitement)

014 | 330247 / Toiture Blibliothéque Bat Matériau semi-dur (fibreux) MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
C/ Bitume dur + papier sur dalle (bitumineux) (noir) ; matériau /B attaque acide détectées
héton souple fibreux de type papler, (méthode inteme

£%P0 o) de traitement)
Mﬁal u souple fibreux de type moLp 2/2 Fibres d'amiante non
papier, carton (marron) / PaA détectées

015 | 330248 / Toiture Blibliothéque Bt Matériau souple de type mastic MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€/ Mastic pour solin métallique (beige) /By attaque acide détectdes

(méthode inteme
de traitement)

La repraduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 | "essal tels qu'lls ont été requs au
ibole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

acreditacao
_—_=

LO705
ISONEC 17025
Ensaics

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-100916-01

d nployées pour la recherch itative des fibres d' dans les

MOLP: Déi Fibres d’ é et identification por Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée &
partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Déf Fibres d't et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electmuque @ Transmission équipée d’un Anu'yseur en dispersion d’énergle des rayons X (META) réalisée ¢ portir de la norme : NF X
43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes : Validé et approuvé par :

1:les de tracabllité sont sur demande. Il est  noter que ce rapport en franqals estune
copie de la version originale du nppon en langue pem.ake et stockée en interne par |e Jaboratoire. - 2 : Sauf

contraire sur ce rapport, | transmis per le pour analyse
Des déerits Mumnﬂmmdlmln‘mmwlmm»w 3
Fanelyse. -3 L6 prisent rapport ne Toutefo's, 4 son offre et Qa-laelm
au LAB GTA 44, |¢ laboratoire met en aeuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massifs . La
mention sur |e rapport d’une technique d’analyse par META Indique que les échantillons ont &¢ traités selon |"annexe
2y guide HSG 248 (MOLP) mals sans aboutir & un résultat conciuslf, -4 : Pour a recherche d'aniante dars les N ’W
matériaux, |2 limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en
masse. -5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférfeure & Catarina Nunes
la mite de détection garantie de fibre d' Pour dtre une Chef d'équipe
fiore doit avolr un diamétre supérieur 3 0,2 um. “Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut
renfermer une teneur Inférfeure A la limite de détection garantie ce fibre d'amlante. - 6 : La portée d'accréditation du
Iabomwz& référencée sous e n* LO705-1 et est disponible sur htto://www.lpac.pt/. - 7 : La liste des méthodes
flexibies peut étre itée sur

el Jeurofins-ab. ting dlise-de
lidade/. - 8 Le préidvement reiéve de la responsabilité du client. -9: Analyse réalisée dans le cadre des textes
réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mal 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019, Décretn”
2011-629 du 3 Juin 2011, Arrété du er octobre 2019 JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18),-10: Le
npms«euhlamleuareuuu: 1 de Farticle 6 de |'arréé du ler octobre 2019 4 savolr |a détection et
r Jouté dans les produits

ummdudmtummnucuﬁmqwmsmw&.' 3 page(s). Le présent Ies objets soumnis 3 | "essal tels qu'lls ont été requs au
L \bole 'mmmlﬁu&mhm&d'&dm
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda,
Rua Monte de Além, 62
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LET [

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, l
A acreditacdo
Unipessoal Lda. E———
L0705
BO’L’([VNH

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Olivier-Emmanuel FOUILLOUX
Rue Simone Vel 42
69694 VENISSIEUX Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

7 N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-086547-01
l Date d'émission de rapport : 19/10/2023 13:12
Référence dossier Client:210440-003
Référence dossier N* - 23UV0B3632 Recu par MyEasyLab le : 16/10/2023 17:58
Référence laboratoire N : 23FK076855 Regu par le laboratoire le = 16/10/2023
Date d'analyse : 18/10/2023
Préparation
N* Référence Description Jrcunigue £
A, o Gimiaiie utilisée | Nbprep/ Résultats
/ Analyste | Nbgrilles Type
ou lames
001 | 370464 / Batiment € > Niveau 2 > Matéitau semé-dur (blency; MET 1/2 | Caldnation etfou | Fibres d'amiante non
v | €208/ / Enduits 3 base de plitre mbacsentdut(eie) /TR attaque acide détectées
ou ciment ou autres projeteés, lméu»u«.Je interne
lissés ou talochés de traitement]
002 | 370465 / BAtiment C > Niveau 2 > M""?”"“ de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcination et/ou
€208 / / Mastic matérieu semi-dur de type mastic /TR Atacns st
{beige) (méthode interne
de traitement)
003 | 370466 / Batiment C > Niveau 2> Matériau de type ‘«V‘=‘5f"k d’enduit MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
Q208 / / Autres éléments peinture (rose) ; matériau semi-dur / 4R attaque acide dlescrbes
de type ciment (gris) ; marériau (méthode interne
semi-dur (granulaire) (beige) datraliaeaets)
004 | 370467 / Batiment C > Niveau 2 > Matzrau souple de type mestic MET 1/2 | Caldnation etfou | Fibres d'amiante non
€208/ | Masti {aris) ; matériau (gris) en traces e iaaiis ditactias
(méthode Inte
de traitemes
005 | 370468 / Batiment C > Niveau 2> Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
w | €207/ / Autres éléments peinture {marron) / 4R attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement]
006 | 370469 / Batiment C > Niveau 2> Matériau semi-dur de type enduk MET 1/2 | Celcination etfou | Fibres d'amiante non
m | €207/ / Enduits & base de platre {blanc) / naR altague acide détectées
ou ciment ou autres projetés, (méthode inlw_‘z
lissés ou talochés de traitement]

Larepraduction de c= document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il camparte 4 page[s). Le présent rappart ne concerne que les objets soumis 4 1’essai tefs quils ont £té requs au
laboratoire. Les essais identifies par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, I
. acreditacio
o=
Unipessoal Lda.
L0705
1S0NEC 17025
Ensalos |
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-086547-01
ke Préparation
N oy o nique ;
S “ef'l".'e“[” D"""“"'I“’“ utiisée | Nb prep/ Résultats
3 e b / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames
007 | 370470 / Batiment C > Niveau 2> Matériau de type systéme d’endult MET 1/2 | Colcination et/ou | Fibres d'amiante non
m | €207/ / Mastic peinture {violet) ; matériau / nar alague acide détectées
semi-dur de type mastic {beige) (méthode interne
de traitement)
008 | 370471/ BAtiment C > Niveau 2> Wisthiau.dur:{grintlaice) (Reigs) MET 1/2 | Caldnation et/ou | Fibres d'amiante non
€207 / / Autres éléments / 4R attaque acide détactées
(méthode interne
de traitement]
009 | 370472 / B&timent C > Niveau 2 > Matériau souple de type mastic MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€207 / / Mastic () mattiuseat dur (iegeleh. | /e atteque acide détectées
traces ; matériau semi-dur fibreux (méthode interne
de type bois, copeaux (marron) en de traitement)
traces
010 | 370473 / Batiment C > Niveau 1> Matiitay astypessime d endiss MET 1/2 | Calcination etfou | Fibxes d'amiante non
m | €104/ / Autres élements peinture {marron) / n4R attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
011 | 370474/ BAtiment € > Niveau 1> Matédau de type peinture (marron) MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€104 / / Enduits A base de platre Y m‘"é:f" ’":'_d“' SE DR S / TiaR attaque acide détectées
ou ciment ou autres projetés, (granulaire) (beige) {métNx?s‘ interne
lissés ou talochés de traitement]
012 | 370475 / Batiment C > Niveau 1> Matérlau de type peinture (orange) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€104 / / Mastic s makérieu de type peinture (bleu] / nar attaque acide détectées
en traces ; matériau semi-dur de (méthode interne
type mastic (beige) de traitement)
013 | 370476 / Batiment C > Niveau 1> Matérau semi-dur de type enduit MET 1/2 Caldination etfou | Fibres d'amiante non
€104 / / Autres éléments {prmnulaiee) (helge) / uaR aftaque acide détectées
(méthode Interne
de traitement)
014 | 370477 / Batiment C > Niveau 1> Matériau souple de type mastic MET 1/2 Caldination et/ou | Fibres d'amiante non
€104/ [ Mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de / 4R attaque acide détectées
type bais, copeaux (marron) | (méthode interne
matériau souple (fibreux) (beige) de traitement)
015 | 370478 / Batiment C > Niveau 2 > Matériau dur (granulaire) (beige) MET 1/2 | Coleination et/ou | Fibres d'amiante non
Circulation / / Autres éléments / nar attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
La repraduction de c= document n'est autorisée g safo grale. Il comparte & page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 41 essai tels quils ont £t requs au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbcle * ne sont pas inclus dans la portée d'aceréditation.
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. acreditacio
o=
Unipessoal Lda.
L0705
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Ensaios |
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-086547-01
S Préparation
N o S nique ;
2o REf‘I".'e"” D"’?“"’ﬁ“‘“ utiisée | Nb prep/ Résultats
: chent Wisuete / Analyste | Nbgilles Type
ou lames

016 | 370479 / Batiment € > Niveau 2> Matérau souple de type mastic MET 1/2 | Colcination et/ou | Fibres d'amiante non

Circulation / / Mastic (Bris) ; matériau (noir) ; matériau / 9AC altague acide détectées
semi-dur (beige) (méthode interne
de traitement)

017 | 370480 / Batiment C > Niveau 2 > Maté"flu sermvdu‘r de type enduit MET 1/2 Caldnation et/ou | Fibres d'amiante non
Girculation / / Enduits 3 base de (granulaire) (blanc) / C9AC attaque acide détactées
plitre ou ciment ou autres (mélhﬂflf interne
projetés, lissés ou talochés de traitement]

018 | 370481/ Batiment C > Niveau 2 > Matéilau de type peinture (maston) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Circulation / / Mastic +mitériats tle type peinture {rouge) / C9AC attague acide détectées

; matériau semi-dur de type mastic (méthode interne
(beige) ; matériau (gris) de traitement]
019 | 370482 / Batiment C > Niveau 2 > Matériau de type peinture (marron) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
| Circulation / / Autres éléments / c9ac artaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

020 | 370483 / Batiment € > Sous-sols > Matériau de type pEMENE (beige) ; MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€003 / / Peintures intumescentes, ""‘?”‘" de type pRittie (blanc): / U4R attaque acide détectées
bitumineuses, décoratives s s AT | (méthode interne

de traitement)
021 | 370484 / Batiment C > Sous-sols > Matériau de type peinture (beige] ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
| €003/ /Enduits 3 base de platre menérieu e type peiure (blanc) / 4R attaque acide détectées
ou ciment ou autres projetés, (méthode interne
lissés ou talochés de traitement|
022 | 370485 / Batiment C > Sous-sols > Matériau de type peinture (marron) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
| €003/ / Autres éléments / 4R attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
023 | 370486 / Batiment C > Sous-sols > Mitéiteuice type matme & bndUt MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
€003 / / Mastic uuh\tuie(blanc? » matériau souple ] TI4R attaque acide détectées
dotypemastic(gh) (méthode Interne
de traitement]
024 | 370487 / Batiment € > Sous-sols > Matériau semi-dur de type mastic MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
w | coo3/ /Mastic (beige) / 4R attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
025 | 370488/ Batiment C > RDC> €025 / / | Matériau souple de type MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Les plastique avec sous-couche revétement de sol (bleu) / nar attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
La repradiction de c= document n'est autorisée o safo grale. Il camporte 4 page(s). Le présent rapport ne concarne que les objets soumis 41"essai tefs quils ont &t requs au
laboratoire. Les esais identifiés par le symbcle * ne sont pasinclus dans a portée d'accraditaticn.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

. acreditacio
s
Unipessoal Lda.
L0705
SONEC 17025
Ensaios
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-086547-01
e Préparation
. oy o nique
N Référence Description utlisée | Nbprep/ Résultats
éch. client visuelle g
/ Analyste | Nbgrilles Type
ou lames
026 | 370489 / Batiment € > RDC > €025 / / | Matérau semi-dur (blanc); MET 1/2 | Colcination et/ou | Fibres d'amiante non
Ragréage maeciay de type peltive [belgs) ; / nar altague acide détectées
matériau de type oolle (jaune) ; (méthode interne
matérlau semi-dur de type de traitement)
ragréage (rose|
027 | 370490 / Batiment C >RDC> 025/ / | Matériau de type systéme denduit MET 1/2 | Caldnation et/ou | Fibres d'amiante non
Enduits A base de pldtre ou ciment peinkure (blanc) "":"M”“ / T4R attaque acide détectées
ou autres projetés, lissés ou seksion e type piitee (anc) (méthode interne
talochés de traitement]
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantilion a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
d'analyse éepourlar itative des fibresd dans les
MET: De ination Fibres d’ami: par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie

Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée & partir de la norme : NFX
43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes : 3 4 .
1: Les informations de ragabilité sont disponiblkes sur demande. i est & noter que ce rapport en ﬁ.nm, estune Validé et approuve par :
cople de la version originele du rapport en langue portugalse et stockée en interne par le laboratoire . - 2 ;: Sauf
information contraire sur cerapport, le labe I transmis par | powr une snalyse
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d'essai n'ont pas pu ére séparés pour
I'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les materiaux, la imite de détection garantie par prise d'essal dans fes T? “tdq
matenaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4: *Fibres d'amiante non détectées” au MOLF, signifie Q‘%
que la couchs peut renfermer Une teneur inférieure 3 1a lim te de détection garantie d= fibre d ‘amiant= ophquement Eq‘:_l:oea

. Pour étre , une fibre doft avolr un diamétre supérieur 4 0,2 um, "Rbres d amvante
non détectées” au MET signifie que I couche peut renfermer une teneur infiérieure & lalimite de détection garantie de
fibre d'amiante. - 5 : La u.nm« d acaréditation du laboratoire est réféeencée sous e n* LO705-1 et est disponble sur
it/ wnwwr. ipacipt/. - 6: La kste des méthodes avec accréditations flaxibles intermédiaires paut dtre consultde sw Margarida Barbosa
prtaidy Y m, e v . Technicien de laboratoire

5
lidade/. - 7: Le prélévement reléve de la responsabilité du client. - 8 | Analyse réaisée dans le cadre des textes
régieme rtaires suvants : Dacret n* 2017-899 du 9 mal 2017, Décret ¥ 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n*
2011-629 du 3 Juin 2011, Arrété du ler octobre 2019 [JORF n*0243 du 20 octobra 2019 texte n* 18), Arrété du 25
Juliet 2022 (JOFR n*0238 du 13 octobre 2022, texten*10). - 9: Le mppart est établl dans le cadre du cas 1 de Farticle
5 de Farrété du der octobre 2019 4 savorr 13 d r (Y s 3jouts dans les
madnaux et prodults manuacturds.

La repraduction de c= document n'est autorisée g afo 4 page[s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 41'essai tefs quiils ont 6t requs au
laboratoire. m essas identifids pulesw\hde * e sont pas inclus dans la portée d'accréditation
Testing Portugal,
Rua Monte de Além, 62

4580-733 S0bros3 - Paredas, PORTUGAL

Sans objet
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L' AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DOSSIER DA-230187-001-DGO1

1. DESIGNATION DES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION

BATIMENT
17 rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE

Périmétre de repérage : Sondages en salle de lecture et bureau au niveau 4

2. DONNEUR D'ORDRE / PROPRIETAIRE

Donneur d'Ordre : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Propriétaire : UNIVERSITE ~ CLAUDE  BERNARD
LYON 1-Direction du Patrimoine - LYON 1
batiment Atlas 37 avenue Pierre de Coubertin
Romain CAVAROC 69622 VILLEURBANNE Cedex

37 avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE Cedex
Accompagnateur : Monsieur CAVAROC

3. OBJET DE LA MISSION

La présente mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant la réalisation
de travaux dans les locaux décrits au point 1. |l est réalisé conformément & l'article R1334-19 du Code de la Santé
Publique, de la liste C de I'annexe 13-92 du méme code et dans l'esprit de la Norme NFX 46-020 d'ac0t 2017.

4. RESULTAT SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport,
il a été repéré des matériaux et produits de la liste C susceptibles de contenir de I'amiante : aprés
analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

5. DESIGNATION DE L’OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Personne certifiée : Olivier-Emmanuel FOUILLOUX, Certificat N° : B2C 1096 attribué le 29/06/2022 par B2C
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA n°10128485304 - 01/01/2023 au 01/01/2024.

6. DESIGNATION DU LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

MyEasyLab - Parc Héliopolis - Batiment B3 - 1103 avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT-HERBLAIN

Seule lintégraiité du rapport original peut engager la responsabilité du Bureau d'Efudes LE!
Indice Date Modification(s)

DGO1 11/07/2023 Premiére diffusion

Ce tableau des avenants indique I'état des mises & jour éventuelles de nos rapports d'intervention.
La derniére version mise & jour annule ef rempilace la version antérieure du rapport d'intervention.
Nous vous suggérons de défruire toutes les versions antérieures portant le méme numéro de dossier.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C

Ce document reste la propriété du Bureau d'Etudes LEI jusqu'd son paiement intégral.

42, rue Simone Veil
69694 VENISSIEUX Cedex

Tel. : 04 78 95 61 61 - Fax.:04 78 95 61 60
contact@lei.fr - www.lei.fr
$AS au capilol de 250 000C - 400 375 648 00047 - RCS LYON 8 400 375 648 - NAF 71128
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2
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13::ANNEXES AU RAPPORT csics.ssi5smssssssssssssss0vsso5sweiivassasssssevesssossvsssssssssssssssssssssiissssssssoovenmanvensoss 18
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7. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport,
il o été repéré des matériaux et produits de la liste C susceptibles de contenir de 'amiante : aprés analyse, ils ne
contiennent pas d'amiante.

8. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Sans objet

8.1 TABLEAU D'INVESTIGATION(S) COMPLEMENTAIRE A REALISER

Sans objet

8.2 LOCAUX VISITES

Les locaux visités sont :
- Niveau 4.
- RDC.

8.3 LOCAUX NON-VISITES (JUSTIFICATION)

Sans objet.

9. CONDITION DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 04/07/2023

Documents remis par le donneur d'ordre & ['opérateur de repérage [voir annexe éventuelle) :
Aucun document communiqué

Programme de Travaux :
A la demande du donneur d'ordre, prélevements effectués sur zones définies dans une perspective de réalisation
d'un diagnostic structure.
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10. LISTE DES MATERIAUX PAR LOCAL

Locaux Matériaux

Niveau 4 EN-005/EN-006/EN-007

RDC EN-001/EN-002/EN-003/EN-004

11. LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PAR MATERIAUX

Matériaux Locaux

EN-001
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : RDC.
Enduit de débullage
EN-002
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : RDC.
Enduit de débullage (sur poutres périphériques)
EN-003
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : RDC.
Enduit de débullage (Rebouchage de banches)
EN-004
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : RDC.
Enduit de débullage {Sur poutres transversales)
EN-005
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Niveau 4.
Enduit beige et débullage (Sur poutres transversales)
EN-006
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Niveau 4.
Enduit beige
EN-007
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Niveau 4.
Enduit de débullage {Sur poutres périphériques)
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Pariie du composant &
inspecter Présent
ou a sonder

Présence Amiante|

Piésence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PiéRvement (Prélévement
amiante Jsondage
/sondage)

Composants

de la consiruction

3 - Parois verficales intérieures

EN-303
Enduits & base de platre
ou ciment ou autres

projetés, lissés ou % Prélevement :
talochés oui non RDC 358366 Non
Endluit de débullage it RDC
Murs et cloisons {Rebouchage de i
‘en dur’ banches)

liste B)

Hars champs

Hocdoss de la mission

Hors champs

Joint de dilatation I %
de la mission

Endluifs & bose de platre
ouciment ou cures
projetés. lissés ou talochés|

Hors champs
de la mission

Poleaux Flocages Hors champs
ériphériques et de la mission
intérieurs) ios chorbs

Joint de diictafion Aol TEoR

Hors champs

Revétements cus At
Isolant intérieur Non

Jonction enfre panneaux|  Hors champs

Cloisons légéres préfabrcués de la mission

ou prélabriquées Hor Shamips

Panneaux de cloisons P
de la mission

Tresse en piedfiéte de | Hors champs
closons de la mission
Endluits & base de platre
oucimenl ou auires Non

projelés, lissés ou falochés

Hors champs

Gaines et coffres Hetoiges de la mission
verlicaux
Jenction enfre panneaux Non
Fannecux ef ploques Hors champs
collés ou vissés de la mission
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Partie du composant &
inspecter Piésent
ou & sonder

E Frélevemeni | Présence Amiante
ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Iolave (Peélévement

Composants

Présence
de la consiruction amiante

/sondage eadage)

4 - Plafonds et Faux plafonds

Cales de ferrailage Non

Hors champs

Coltomespeid de la mission

B

Enduits & base de plafre

ou ciment ou autres - Prélevement :

projetés, lissés ou oui non .y 358364 Non

talochés 2 RDC

Enduit de débullage
{iste B)

Plafonds EN-0O6
Enduits & base de platre

5 Prélévement :
358369 Non
Niveau 4

Qui non

Nivecu 4.
Encluit beige
fisle 8]

Flocages Non

Pannecux et pleques | Hors champs
collés ou vissés de la mission

Peintures intumescentes.

bifumineuses, décoraives; Nerl

Coffrage perdu Non

EN002
Enduits & base de pléire
ou cimen ou autres B amant
pm'?f;‘c‘,‘::‘ ov oui non RZ:]{': 3%355 Non
Pouhes / Enciuit de débullage (sur]
chciponte poutres périphériciues)
{iste )
£1-00%

Endluits & bose de plaire
ouciment ou cues
projetés, lssés ou falochés, ol non
Enciutt de débulloge fSur
poutres fransversclles)
{liste B

Prélévement :
358367 Non
RDC
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EN-005 -
Encuits & bose de plétre
ou ciment ou cutres i Prélévement :
projetés, lissés ou falochés Oui non Kool 358348 Non
Endutt beige et débullage eaud. Niveau 4
{Sur poutres fransversclles)
{liste 8]
EN-GO7
Endluits & base de plétre
ouciment ou outres 1 Prélévement :
projetés, lissés ou folochés Oui non viasd 358370 Non
Encut de débullage {Sur veaud. Niveau 4
pautres périphérgues)
fisle 8]
Entouraige de poutres Non
Flocages Mon
Joints Non
Peinfures infumescentes, | Hors champs
bilumineuses, décorafives|  de la mission
Joint e diictation Non
Inferfaces enfre 4o avec ko fagade Non
structures
Rebouchage Mon
Enciuils & bose de plalre
ouciment ou cutres Non
| _projetés. lssés ou talochés!
i Hors champs
Gaines et coffrets ocages de la mission
horizontoux
Joncton enfre panneaux Non
Fannecur et plogues | Hors champs
collés ou vissés de la mission
Cantonnements Non
solant de fauxplafond Non
Faux Plafonds | Jcints entre pannecux ou on
plaques
lencfion enire faux Ko
olafond ef structure
Pannecux et poques Nen
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Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche: 1/2

Site : Batiment Auteur : Olivier-Emmanuel FOUILLOUX
Localisation : RDC

-~ EN-001 (358364)

L i
IUTLYON 1~~~
G : CIEL
BAT ADMINI ATIF /€

B -
¥ Al

7o
A

|

RDC
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evements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 2/2
Site : Batiment nmanuel FOUILLOUX
Localis:
—~ LT
SITE V,LLEURBAN:(?RLTTE
EA'; ADMINISTRATIF / ¢
ook DE FRANCE
i LLEURBANNE EN-007 (358370)

‘ s EN-006 (358369)

/ EN-005 (358368)

Niveau 4

13.2 CROQUIS DE REPERAGE AMIANTE

Sans objet.
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13.3 Annexe - Procés-Verbaux d’analyse

Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

L0705
SONEC 17023
Ensoios

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Olivier-Emmanuel FOUILLOUX
Rue Simone Veil 42
69694 VENISSIEUX Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIA

> @ N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-060125-01
A Date d'émission de rapport : 10/07/2023 23:12

Référence dossier Client:230187-001

Référence dossier N* : 23UV055668 Regu par MyEasyLab le : 05/07/2023 17:01
Référence laboratoire N* : 23FK051676 Regu par le laborartoire e : 05/07/2023
Date d'analyse : 10/07/2023
Préparation
N s o Technique |
&ch, R"'J‘,';’]':L Dt‘;’u'z:::" utilisée | Nbprep/ T Résultats
' ! / Analyste | Nb grilles Type
ou lames |
f

001 | 358364 / Batiment administratif C : PAatsiisi genh Edurde. type etiduk MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

RDC. / Enduit de débullage (erk) / X98Q attaque aride détectées
(méthode interne
de traitement)

002 | 358365 / BAtiment administratif C : Matériau semi-dur de type enduit MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
RDC. / Enduit de débullage Sur (aris] / xo9eq attaque stide détectées
poutres périphériques (méthode interne

de traitement)

003 | 358366 / Batiment administratif C: Matérlau dur de type mortler, MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non

RDC. / Rebouchage de banches béton, chape (gris) / xseQ attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

004 | 358367 / Batiment administratif C : R S I U Endue: MET 1/2 | Calcination etfou | Fibres d'amiante non
RDC. / Enduit de débullage Sur (erks) / X980 attaque acide détectées
poutres transversalles (méthode interne

de traitement)

005 | 358368 / Batiment administratif C : Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Niveau 4. / Enduit beige Sur Seteisi sEmuan de ymc Eotii / x08Q attaque acide détectées
poutres transversalles {ibenc) matesim sen-thux: (sits) (méthode interne

de traitement)

006 | 358369 / Batiment administratif C : Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

Niveau 4. / Enduit beige ToRteda seii-duy Setyne and i / xs8a attaque acide détectées
(blanc) ; matériau (gris) {mithodefiterme
de trairement)

Lareproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets saumis a 1'essai tels quils ont &4 requs au
taboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sant pas inclus dans la portes d'accrédtation
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal | da.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

K acreditacéo
===
Unipessoal Lda. =i
1S0NEC 17025 |
Ensaios
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-060125-01
S Préparation
o . echnique
éﬁh Réffivence Devslcrlp:‘ion utilsée | Nbprep/ Hisultats
? GIEpE ISE / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
007 | 358370 / Batiment administratif C : Matévtau de type peinture (beige) : MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Niveau 4. / Enduit beige Sur ”:""5” semi-thide fypéendu / X3BQ attaque acide détectées
poutres périphériques (blanc) (méthode interne
de traitement)
de d'analyse I pour la recherch des fibresd dans les matériaux :
MET: Dé ion Fibres d’ami it par calcination et/ou attague acide. Détection et identification par Microscopie

Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NFX
43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes : Validé et approuvé par :

1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. | est 2 noter que ce pport en frangais est une
copie de Ia version orignale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par |e {aboratoe .- 2 : Sauf
information contraire sur ce rapport, le ire separe transmis par le redeur pour une analyse
par composant. Des compasants decrits simultanement dans une méme prise d'e=al n'ont pas pu &tre séparas pour
Fanalyse. - 3 : Four la recherche d'amiante dans les matériaux. la invte de détectbon garante par pnse d'e ssal dans les
matéraux (en MOLP et fou en MET) est de 0.1% en masse. - 4: “Fibres d anvante non détecté es” 3u MOLP, signifie
que la couche peut renfermer une teneur inférieurs a la lmite de de nitie de fibre d'amiant

Lservabie. Pour tre , une filre doit avoir un diamétre supérieur 3 0,2 pm. "Fibres d'amiante
nien détectees” au MET signifie que 14 couche peut renfermer une teneur infisieure  la limite de détection garantie de
fibre d'amiante. - 5 : La portés d accréditation du laboratoire est référencés sous le i’ LO705-1 st est disponible aur Pedro Silva
http//vavw. pac.pt/. - b : La hte des méthades avec accréditanons flewbles intermediaires peut étre consultée sur Techniden de laboratoire
hetps:/A iy /i ne lao 250N g-POrtug: de-anakse-de- /q

reléve dela duchent. - 8 : Analyse réalisée dans je cadre des textes

5 suivants : Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n*
2011-629 du 3 Juin 2011, Arrété du ler octobre 2019 JORF 1°0245 Uu 20 octobre 2019 texte 11° 18), AITéle du 25
Juillet 2022 (JOFR 0238 ths 13 octobie 2022, texte n*10). - 3: Le mpport st établi dans l= cadre du cas 1 ds lartids
& de Farréte du 1er octobre 2019 a sawir la détachion et 'identification d amiante delibersment ajoite dans ies
maténaux et produits manufactures

Lareproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |'essai tels qu'ils ont été requs au
Isboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portés d'accréditation
Eurofins Lab Envi Testing Portugal, Uni Lda.
Aua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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