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1 |INFORMATIONS GENERALES

1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT OU DE L’EQUIPEMENT

Adresse : Date du permis de construire : Antérieur au ler juillet 1997
RUE DE CHAMROUSSE - Date de fabrication de I'équipement : < 1997
VOIE DES COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

‘ 1.2 ‘ DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom : Madame Ecouellan Mathilde Nom:  SAS Sintertech
Adresse : 10 RUE DES EMERAUDES Adresse : VOIE DES COLLINES

69006 LYON 38800 LE PONT-DE-CLAIX

‘ 1.3 ‘ EXECUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : RIVAUX Tanguy Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyses pour le
N° certificat de qualification : CPDI 5965 Batiment Sud
Date d’obtention : 09/04/2021 Adresse laboratoire : 75C Avenue de Pascalet
Le présent rapport est établi par une personne dont les 30310 Vergeéze
compétences sont certifiées par : Numéro d’accréditation : 1-5922
I.CERT
Parc d'Affaires Espace Performance
35760 SAINT-GREGOIRE Organisme d’assurance AXA FRANCE IARD
professionnelle :
Date de la commande : 28/02/2025 Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
Accompagnateur : Aucun 92727 NANTERRE CEDEX
N° de contrat d’'assurance : 10800807204
Date de validité : 31/12/2025

‘ 1.4 ‘ SIGNATURE ET VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Nom du diagnostiqueur : RIVAUX Tanguy Lieu et date d’établissement du rapport

Signature Fait a ECHIROLLES CEDEX le 11/03/2025

<nomSociete> Grugliasco BP 148e>

| 15 ‘CONCLUSION DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante.
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2 |RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, lintervenant Apave a examiné uniquement les composants et parties de
composant auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 | Matériaux ou produits contenant de I'amiante apres analyse(s)

Etage Local Elément Matériau / Produit Ref,erence du
prélevement
Batllrgem Local archives Sol Dalle de sol + colle PO12

2.2 [ Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante aprés analyse(s)

Référence du

Etage Local Elément Matériau / Produit i
préléevement
Débris Isolant fibreux au sol P0O01
Batiment F Local Débris Débris béton caniveau P002
transformateur
Sol béton + résine P003
Tuyauterie Peinture sur conduit P004
Batiment F| Local Tuyauterie : - :
Tuyauterie Joint de bride P005
Débris Faux plafond au sol P006
Batiment F Production : :
Débris Isolant fibreux au sol P007
Batiment Local 1 Débris Faux plafond au sol P008
1C Débris Isolant fibreux au sol P0O09
Débris Faux plafond au sol P0O10
Batiment E Stockage
Sol Béton PO11

3 |INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES A REALISER

| 3.1 ‘ Locaux non visités ‘
Néant
| 3.2 | Eléments non inspectés : ’

Néant

| 3.3 | Matériaux ou produits non prélevés |
Sans objet
4 |COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 |OBJECTIF

Apave a pour mission de réaliser des prélévements d’échantillons de matériaux ou produits susceptibles de
contenir de 'amiante désignés par le client, présents dans les immeubles, équipements, matériels, process ou
articles divers et de les faire analyser par examen en microscopie optique ou électronique a transmission par un
laboratoire dment accrédité par le COFRAC afin d’y déceler une éventuelle présence d’amiante.

NOTA. Le présent rapport ne constitue ni un rapport de repérage ni un diagnostic du ou des batiments ou
parties de batiment visités, au sens des Code de la Santé Publique et Code du Travail.
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| 4.2 |REFERENCES NORMATIVES ‘

Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 d’Aodt 2017.
Tableau Al de la Norme NF X 46 100 de Juillet 2019

| 4.3 |CONDITIONS DE REALISATION DES PRELEVEMENTS ‘

Les prélévements de matériaux ou produits ont été conditionnés en double ensachage étanche sur lequel ont été
précisément identifiés la nature du matériau, son aspect et sa localisation.

Les analyses des échantillons de matériaux et produits ont été réalisées par un laboratoire accrédité par le
COFRAC.

Les méthodes de prélévements et d’analyses appliquées sont conformes au guide technique d’accréditation des
laboratoires LAB GTA 44 révision 01 « Recherche d’amiante dans les échantillons massifs» du COFRAC.

Moyens mis a disposition de I'opérateur : Néant
Commentaire : Néant

5 |PRECONISATIONS

Le présent document peut constituer un élément important du dossier technique amiante.

Le dossier technique amiante doit étre mis a jour et tenu a la disposition :

- des occupants de 'immeuble, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail si
'immeuble comporte des locaux de travail

et communiqué :

- aux opérateurs de repérage amiante pour les repérages avant travaux ou démolition.

- toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati

- aux personnes mentionnées a l'article 1334-29-5, paragraphe 2, 2°™ alinéa.

Toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant, doit &tre avertie de la présence d’amiante.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux
et produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment
I'obligation d’élaborer une analyse de risque et un mode opératoire pour éviter toute action pouvant libérer des
fibres dans I'air (pongage, frottement, percage, découpage...).

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre ou technicien spécialisé pour concevoir le projet de
suppression de I'amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec
sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des
CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de I'INRS et de ’OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
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ANNEXE PHOTOS

PRELEVEMENT : P001

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment F - Local transformateur
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant fibreux au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant fibreux au sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE

Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

s PV analyse
Référence ; . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . - . .
JO01-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P002
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Batiment F - Local transformateur
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Débris béton caniveau 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Objet :
Débris béton caniveau

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Prélévements et analyses
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle
JO1-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
RETTETSE PXrﬁ?:rll)t/:e Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . _ s
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P003
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment F - Local transformateur
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
béton + résine 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Sol - Sol

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
béton + résine

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
REfEToE PXS?:A{:e Conclusion amiante
Couche
J01-COUCHE 8?35228831 Fibres d'amiante non détectées
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PV analyse

Référence Amiante

Couche

Conclusion amiante

PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment F - Local Tuyauterie
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture sur conduit 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation

Tuyauterie - Conduit

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Peinture sur conduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron)
DETAIL DES RESULTATS :

Réf6 PV analyse

éférence ) . .

Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . _— ) .
JO01-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment F - Local Tuyauterie
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Joint de bride 28/02/2025 RIVAUX Tanguy

Localisation

Tuyauterie - Conduit

Résultat amiante

Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint de bride

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau (noir)
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| DETAIL DES RESULTATS :

Référence Py af‘a'yse ] _
Couche Amiante Conclusion amiante
AR-25-SG- ) . ] ]
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment F - Production
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Faux plafond au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Faux plafond au sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . - . .
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P0O07
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Batiment F - Production
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant fibreux au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant fibreux au sol

Prélévements et analyses
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE

Matériau fibreux de type isolant (rose) ; matériau (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Rezreie: PXrﬁ?:rll)t/:e Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . S . .
JO01-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO0O08

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment 1C - Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Faux plafond au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Faux plafond au sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE

Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence PV analyse
Couche Amiante Conclusion amiante
AR-25-SG- . —— . .
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées

Prélevements et analyses
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PV analyse

Référenc ; . .
& £ Amiante Conclusion amiante

Couche

PRELEVEMENT : PO009

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Sintertech (SAS) T241704100 Batiment 1C - Local 1

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Isolant fibreux au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy

Localisation

Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolant fibreux au sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
JO1-COUCHE Matériau fibreux de type isolant (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Réf6 PV analyse
éférence ) . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . S ) .
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P010
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Béatiment E - Stockage
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Faux plafond au sol 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Faux plafond au sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)
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| DETAIL DES RESULTATS :

25 PV analyse
Référence ; . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . _— . .
JO01-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO11

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

Sintertech (SAS)

T241704100

Béatiment E - Stockage

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Béton 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche
AR-25-SG- . L . .
JO1-COUCHE 013532-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P012
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Sintertech (SAS) T241704100 Batiment 1B - Local archives
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Dalle de sol + colle 28/02/2025 RIVAUX Tanguy
Localisation
Sol - Sol

Résultat amiante

Présence d’amiante ...

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol + colle

Prélevements et analyses
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche

Description visuelle

JO1-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)
Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de

001-COUCHE .
type ragréage (rose)

002-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)

003-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) en traces, ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de
type ragréage (rose)

004-COUCHE Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de

type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Rgl;édgﬂge PXS?;I&/:e Conclusion amiante
JO1-COUCHE /31R3§gzs(?1 Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE /(\)?3%2-2?(();1 Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE '8?32225061 Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE éi’:ggioel Fibres d'amiante non détectées
004-COUCHE 3?3%2-2?(();1 Fibres d'amiante non détectées

Prélevements et analyses
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ANNEXE CROQUIS (OPTIONNEL)
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Planche de repérage

Titre :

Plan de masse
RUE DE CHAMROUSSE

- VOIE DES

Client : Sintertech
N° rapport : T241704100

N° planche : 1/13 Version : 0 Lieu d'intervention : COLLINES FRANCE
Type : Croquis 38800 LE PONT-DE-CLAIX
Date : 11/03/2025 Batiment :

Intervenant : RIVAUX Tanguy Etage :

Origine du plan : Commentaire :

réi. Bahments Désignation
Anciens foun et maogasn

(pws locoux odminstralis)

Hol ce tfockoge

Aleier de producton

Holle indusiriele - Edercion

Pefile Halle indusirele

Fos

Halle industrele - Exderdion

a*

Holle indusirielle - Edercion

D1

Posle de gorde

Mogasn hules

Locol Syndical

-
T

SR
e

Figure 2 : Numérotation des batiments présents sur site
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
2/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage

Titre :

Lieu d’intervention :

Batiment :
Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 01 Bat F - Local

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

[P01 Isolant Fibreux au sol |

Prélévements et analyses
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
3/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage

Titre :

Lieu d’intervention :

Batiment :

Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 02 Bat F - Usine

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

|P02 : Débris béton caniveau |

Prélévements et analyses
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Legende :
Planche de repérage Can . .
opove [ ] Prétevement négatif

Client : Sintertech Titre : Localisation prélevement 03 Bat F - Usine
ElioH T241704100 RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
Ne planche : 4/13 Version : 0 Lieu d'intervention : COLLINES FRANCE

Type : Croquis 38800 LE PONT-DE-CLAIX

Date : 11/03/2025 Batiment :

Intervenant : RIVAUX Tanguy Etage :

Origine du plan : Commentaire :

|P03 : Sol béton + résine |

Page : 18/38
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
5/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Legende :

[ ] Prétevement négatif

Planche de repérage

Titre : Localisation prélevement 04 Bat F - Local

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
Lieu d'intervention : COLLINES FRANCE

38800 LE PONT-DE-CLAIX
Batiment :
Etage :

Commentaire :

|P04 : Peinture sur conduit |

Prélevements et analyses
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
6/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage
Titre :
Lieu d'intervention :
Batiment :

Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 05 Bat F - Local

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

P05 : Joint de bride

Prélevements et analyses
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
7113

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage

Titre :

Lieu d’intervention :

Batiment :
Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 06 Bat F - Usine

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

|P06 : Faux plafond au sol |

Prélévements et analyses
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Legende :
Planche de repérage Can . .
epove [ ] Prétevement négatif

Client : Sintertech Titre Localisation prélevement 07 Bat F - Usine
SR T241704100 RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
Ne planche : 8/13 Version : 0 Lieu d’intervention : COLLINES FRANCE

Type : Croquis 38800 LE PONT-DE-CLAIX

Date : 11/03/2025 Batiment :

Intervenant : RIVAUX Tanguy Etage :

Origine du plan : Commentaire :

|PO7 - Isolant fibreux posé au sol |

Page : 22/38
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
9/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage
Titre :
Lieu d’intervention :
Batiment :

Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 08 Bat 1C - Local 1

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

|P08 : Faux plafond au sol |

Prélévements et analyses
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QDCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech
T241704100
10/13

Croquis
11/03/2025
RIVAUX Tanguy

Version : 0

Planche de repérage

Titre :

Lieu d’intervention :

Batiment :
Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 09 Bat 1C - Local 1

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

[ ] Prétevement négatif

|P09 : Isolant Fibreux au sol |

Prélévements et analyses
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Legende :
Planche de repérage Can . .
epove [ ] Prétevement négatif

Client : Sintertech Titre : Localisation prélevement 10 Bat E - Usine
SR T241704100 RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
Ne planche : 11/13 Version : 0 Lieu d’intervention : COLLINES FRANCE

Type : Croquis 38800 LE PONT-DE-CLAIX

Date : 11/03/2025 Batiment :

Intervenant : RIVAUX Tanguy Etage :

Origine du plan : Commentaire :

P10 : Faux plafond au sol |

Page : 25/38
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Legende :
Planche de repérage Can . .
opcve [ ] Prétevement négatif

Client : Sintertech Titre : Localisation prélevement 11 Bat E - Usine
SR T241704100 RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
Ne planche : 12/13 Version : 0 Lieu d’intervention : COLLINES FRANCE

Type : Croquis 38800 LE PONT-DE-CLAIX

Date : 11/03/2025 Batiment :

Intervenant : RIVAUX Tanguy Etage :

Origine du plan : Commentaire :

P11 : Sol béton

Page : 26/38
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ODCIVG

Client :

N° rapport :
N° planche :
Type :

Date :
Intervenant :

Origine du plan :

Sintertech

T241704100

13/13 Version : 0
Croquis

11/03/2025

RIVAUX Tanguy

Planche de repérage

Titre :

Lieu d’intervention :

Batiment :

Etage :

Commentaire :

Localisation prélevement 12 Bat 1B - Local

RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES
COLLINES FRANCE
38800 LE PONT-DE-CLAIX

Legende :

|:| Pralevement positif

Ancers Vo of mogaur
[ps loc ous odminatoti|

I©c ol oe sockage

" Ateler ge producton

> Fole raustrele - Edercon
£ Fatte oie o2 ntnaie
¥oe Rote maubeie  Edemocn
» Mole rdusirede - Ederscn
o1 Focte 3¢ gaze

o2 Mogese tuie:

o2 Local Iynsca

P12 - Dalle de sol

Figure 2 : Numérotation des batiments présents sur site

P12 - Dalle de sol
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Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numéro de contrat :C24221931.1 A

Prélevements et analyses
@oove

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES
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Prélevements et analyses

Q DCIVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech

Numéro de contrat :C24221931.1 A

PV_00720250201507912

«& eurofins l

Analyses pour le Batiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCT!I
Mr. Tanguy RIVAUX

16 Avenue de Grugliasco - BP 148

38431 ECHIROLLES

Notre référence : AR-25-SG-013532-01

Numeéro de dossier : 25Y006369

Référence de dossier :

C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800
LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 25Y006369-001 - Référence PO01-Béatiment F - Local transformateur - Sol - Débris - Isolant fibreux
au sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-002 - Référence P002-Bétiment F - Local transformateur - Sol - Débris - Débris béton
caniveau, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-003 - Référence P003-Béatiment F - Local transformateur - Sol - Sol - béton + résine,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-004 - Référence P004-Bétiment F - Local Tuyauterie - Conduit - Tuyauterie - Peinture
sur conduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-005 - Référence P005-Batiment F - Local Tuyauterie - Conduit - Tuyauterie - Joint de
bride, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-006 - Référence PO06-Batiment F - Production - Sol - Débris - Faux plafond au sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-007 - Référence P007-Bétiment F - Production - Sol - Débris - Isolant fibreux au sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

ly pour le i Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 35 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frfamiante/analyses/
SAS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 71208

Prélévements et analyses

Page : 29/38




Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numéro de contrat :C24221931.1 A

Prélevements et analyses
@oove

«& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N° 25Y006369-008 - Référence P008-Batiment 1C - Local 1 - Sol - Débris - Faux plafond au sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-009 - Référence P009-Batiment 1C - Local 1 - Sol - Débris - Isolant fibreux au sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-010 - Référence P0O10-Bétiment E - Stockage - Sol - Débris - Faux plafond au sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-011 - Référence PO171-Batiment E - Stockage - Sol - Sol - Béton, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y006369-012 - Référence P0O12-Béatiment 1B - Local archives - Sol - Sol - Dalle de sol + colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

Eurofi y pour le i Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 35 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frfamiante/analyses/
SAS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 71208
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pave

Prélevements et analyses

Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numéro de contrat :C24221931.1 A

. .
«& eurofins PCA
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Poctue Coaon
BADANIA
AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012496-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2025 20:30 Page1/5
Référence laboratoire N° : 25R1014438 Référence de suivi du dossier N° : 25Y006369
Recu au laboratoire le : 04/03/2025 Date de réception :03/03/2025
Date d'analyse : 06/03/2025
Référence dossier Client:25Y006369 - C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800
LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)
N° _ T Technique Préparation
éch. Référence client Description visuelle utiisée | (N5 prapTNG Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 25Y006369-001 - Matériau fibreux de type Mﬂ'g'?s 2/2 Fibres d'amiante non
P001-Batiment isolant (jaune) / détectées
F - Local
transformateur - Sol -
Débris - Isolant
fibreux au sol
002 | 25Y006369-002 - Matériau dur de type Mv%»zze 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P002-Batiment mortier, béton, chape / et/ou attaq dét
F - Local (gris) acide
transformateur - Sol - ,(mé‘h“;e
Débris - Débris béton ;?Qﬁ;";eneo
caniveau
003 | 25Y006369-003 - Matériau semi-dur (gris) MV%I!ZG 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P003-Batiment , matériau dur de type / et/ou attaque détectées
F - Local mo_riier. béton, chape acide
transformateur - Sol - | (9ris) (méthode
Sol - béton + résine interne da
traitement)
004 | 25Y006369-004 - Matériau de type MV%LZG 15}, Calcination Fibres d'amiante non
P004-Batiment peinture (bleu) ; matériau / et/ou attaque détectées
F - Local semi-dur (marron) acide
Tuyauterie - Conduit .(’“éth"‘(”e
- Tuyauterie - Peinture ;?;ﬁ;nr:eni)
sur conduit
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels quils ont
@16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,
Al Wojska Polskiego 90
82200 Malbork, POLSKA

Prélévements et analyses
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Numéro de contrat :C24221931.1 A

Prélevements et analyses

Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech

«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

Pocse CinTauM
AXRIOTTACH

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012496-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2025 20:30 Page2/5

Référence laboratoire N° : 25R1014438 Référence de suivi du dossier N° : 25Y006369

Recu au laboratoire le : 04/03/2025 Date de réception :03/03/2025

Date d'analyse : 06/03/2025

Référence dossier Client:25Y006369 - C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800

LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)

N° : 25 g Technique Préparation
éch. Référence client Description visuelle utilsée | N5 prepTND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

005 | 25Y006369-005 - Matériau semi-dur de /"\7370 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P005-Batiment type plaque (fibreux) et/ou attaq détecté
F - Local (marron) ; matériau acide
Tuyauterie - Conduit | (") b

- Tuyauterie - Joint de BRING 08
bride traitement)

006 | 25Y006369-006 - Matériau de type M\/ng 112 Calcination Fibres d'amiante non
P006-Batiment peinture (blanc) ; d et/ou attaq dé
F - Production matériau semi-dur acide
- Sol - Débris - Faux fibreux de type (méthode
plafond au sol faux-plafonds (beige) interne de

traitement)

007 | 25Y006369-007 - Matériau fibreux de type M\/EJ7D 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O07-Batiment isolant (rose) ; matériau / et/ou dét
F - Production (noir) en traces acide
- Sol - Débris - (méthode

Isolant fibreux au sol inteme de
traitement)

008 | 25Y006369-008 - Matériau (fibreux) (blanc) M\/Egm 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P008-Batiment . matériau semi-dur / et/ou q dét
1C - Local 1 - fibreux de type acide
Sol - Débris - Faux faux-plafonds (jaune) (méthode

plafond au sol interna da
traitement)

009 | 25Y006369-009 - Matériau fibreux de type Mg'§$5 2452 % Fibres d'amiante non
P009-Batiment isolant (blanc) / détectées
1C-Local 1-

Sol - Débris - Isolant
fibreux au sol
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels quils ont

@16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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Numéro de contrat :C24221931.1 A

Prélevements et analyses

Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech

«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

Pocse CinTauM
AXRIOTTACH

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012496-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2025 20:30 Page3/5
Référence laboratoire N° : 25R1014438 Référence de suivi du dossier N° : 25Y006369
Recu au laboratoire le : 04/03/2025 Date de réception :03/03/2025
Date d'analyse : 06/03/2025
Référence dossier Client:25Y006369 - C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800
LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)
| Reférence client Description visuelle | TCEERS | Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 [ 25Y006369-010 - Matériau (fibreux) (blanc)| MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO10-Batiment : matériau semi-dur /VC7D et/ou attaq détecté
E - Stockage fibreux de type acide
- Sol - Débris - Faux faux-plafonds (jaune) (méthode
plafond au sol interne de
traitement)
011 | 25Y006369-011 - Matériau (gris) ; r\lEg7D 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
PO11-Batiment matériau dur de type et/ou att détecté
E - Stockage mortier, béton, chape acide
- Sol - Sol - Béton (gris) (méthode
interne de
traitement)
012 | 25Y006369-012 - Matériau semi-dur de ,"NEJ iR 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
PO12-Batiment type dalle de sol (blanc) et/ou attaque chrysotile
1B - Local 0} acide
archives - Sol - Sol - (méthode
Dalle de sol + colle ifteme.de
traitement)
Matériau semi-dur de IMNEJ 4R 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) et/ou att détecté
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose)(ii) i 1t)
Matériau semi-dur de MZEJAZ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (noir)(ii) / et/ou attaq détecté
acide
(méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est

@16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objels soumis a I'essai tels qu'is ont
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Prélevements et analyses

DCIVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech

Numéro de contrat :C24221931.1 A

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Poctun o
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012496-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2025 20:30 Paged/5
Référence laboratoire N° : 25R1014438 Référence de suivi du dossier N° : 25Y006369
Recu au laboratoire le : 04/03/2025 Date de réception :03/03/2025
Date d'analyse : 06/03/2025
Référence dossier Client:25Y006369 - C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800
LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)
N° : 25 g Technique Préparation
éch. Référence client Description visuelle utilsée | N5 prepTND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MNEI\I s 172 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (noir) en / et/ou q détecté
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (rose)(ii) traitement)
Matériau semi-dur de MZEE-;IAZ 1712 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (blanc) / et/ou q détecté
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose)(ii) traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)

réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a

partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La ion de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. |l comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ['essai tels qu'is ont
@16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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0 DOVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech

Numéro de contrat :C24221931.1 A

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pecsor Cuamow
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012496-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2025 20:30 Page5/5
Référence laboratoire N° : 25R1014438 Référence de suivi du dossier N° : 25Y006369
Recu au laboratoire le : 04/03/2025 Date de réception :03/03/2025

Date d'analyse : 06/03/2025
Référence dossier Client:25Y006369 - C24221931.1 A - RUE DE CHAMROUSSE - VOIE DES COLLINES FRANCE 38800
LE PONT-DE-CLAIX - Sintertech (SAS)

NB 1 : Les informations de tracabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du rap}
en langue polonaise et stockée en interne par le Iabora!mre

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le lab ffs une analyse couche par couche de l'échantilion transmis par le demandeur. Des
décrits sil 1t dans une méme couche n'ont pas pu falre Iob;et de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3:Le présent rapport ne i que les analy é 4 son offre et A l'arrété du 1er octobre 2019, le laboratoir

en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les echannllons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q
les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la d" dans les éri la limite de détection g; ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
0.19 en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 ym.

“Fibres d'amiante non détectées"” au MET sngnlfle que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection g ie de fibre d
NB6:La portée o itation du est réfé ée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https:/fpca.gov.pl/,
NB7:Lep reléve de la ilité du client,

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019, Dé
©2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre 2019, Arrété ¢
juillet 2022 (JOFR n®0238 du 13 octobre 2022, texte n®10).

NB 9: Le rapport est établi dans Ie cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante délibérén
ajouté dans les i etp

Validé et approuvé par :

/)
‘\/TOA,I J‘\G‘\US;& !

Damian Gorlikowski
Chef d'équipe suppléant

La ion de ce n'est i que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels quils ont
@16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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DCIVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numeéro de contrat :C24221931.1 A

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 5965 Version 002

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que :
Monsieur RIVAUX Tanguy

Est certifié(e) selon le référentiel .Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 08 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 02/02/2023 - Date d'expiration : 08/04/2028

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 09/04/2021 - Date d'expiration : 08/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 07/02/2023.

Amité 8 21 novembee 2005 es crnbres de oy Ges constats de rsque dERpONEON 3 PlomD. et RONCECs O faque dIPANKCISON Par Je plomd des
pantures cu des contrtles aprés 1avaux en rénence de pIomD et les Criskoes JaceAtaton des Grgatmes e Certication - itk O 25 Jullet 2014 defnasnt les crtkves Ge CetAcaton des COMpPAtences des PancAnes PhySQUEs
opdesteun de repleages Jvalaation phicdque de st e conseraation den matidaur et pRduits contanint de famiante ot Cexamen visusl Sorbs bavaus dant les imevbies B45s ot les Sl Sacoditation des oganame de
certification cu Avéts 209 relans aux compe opiateuns de fepéage dtvaly naesaux et e Tamante ot dexamen vaus
apoés bavaux. dans bes immeuties Bits ou Atk Oy 21 novembre 2008 dfnaiant les physques opératew ds feprage Tes immeubles bits et les
des ik s 30 octebre Py sty

It cobives Cactrbctation Ges Crpanmes G certcation « Amésh du 16 02ssbm 2008 MOKA GHnMINE ket it de CRTACHTEN Get COMPMENcEr Srt DAIOMNES PRIGUM MSIINE e GINOIBE Be Perfomance AAitaus o0
Arrées 6 vl 2007 camticaten Prywa

Téaat ce

OuAmite oy 2. 4 Hormy

8 daconditation des orpinames 9 certfication Ou AnHA de 24 Shoambre 2001 SMsisnnt s cotion o1 Cartication es OpRYINU G SgNONTE HChniue ot des RN e fTaticn et daccridtaton da crpanaT de

certicaton
9r "oor
rosTiy
QGO Desonmt s
® Institut de Certification X PRSONS wiw cennc £

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR 11 rev18
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DCIVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numéro de contrat :C24221931.1 A

ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

A ) A
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE
Votre contrat
Portefeuille : 0201050284
RESPONSABILITE CIVILE
' 0389616464 ENTREPRISE
i~ 08 20 20 26 32 Vos e
Contrat
10800807204
ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il pourrait
encourir a la suite de dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :
0 Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil
Essais, mesures et métrologie
Laboratoires d’analyses (non médicales)
Conseils
Formation
Certification, controle, qualification et homologation

oooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A I'exclusion :

0 des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de I’habitation

0 des travaux de dé i ge (enlé t de I'ami; friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A_ au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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DOVG Numéro d’offre : Mise en sécurité Sintertech
Numéro de contrat :C24221931.1 A

Contrat N° 10800807204
Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :
Nature des garanties Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »
confondus
Sans pouvoir excéder pour : 5 000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d’assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5000 000 € par année d’assurance
USA/CANADA
sous-limités : 1000 000 € par année d’assurance

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

2 500 000 € par année d’assurance *

d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

*Il précisé que cette garantie s’exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 sous réserve du réglement de la prime émise ou &
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 03 janvier 2025
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

=

AXA France IARD. S.A_ au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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