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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble bati

Arrété du 16/07/2019
R.4412-97 a R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019
Norme NF X 46-020 d’ao(it 2017

Numéro d’affaire : CDE2023-086 - CNRS-Observatoire de Haute Provence-Villa 2 OHP140

Batiment ou installation : Immeuble d'habitation

Adresse de I'immeuble : Observatoire de Haute Provence 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Propriétaire : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Donneur d’ordre : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Date(s) d’exécution du repérage :  19/07/2023 Date d’émission du rapport :  06/09/2023
Accompagnateur : Aucun Contact sur place : M. FINELLI Jean-Claude

Conclusion du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

Dans le cadre de cette mission, I'intervenant PACCTE a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu
accéder dans des conditions normales de sécurité.
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SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 ol CET. W
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PACCTE
Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux:
. - ) , (Sondage)  (ZPSO) (AVT2019)
Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode Référence Référence Quantification
Résultat
. . . . _ Env'
RDC  Piece 4 Cond\‘l‘:rt‘ta‘;'“'de Condlé'i:nee“n:'bres d’analyse s003  zoo1
(POO3) 3ml.
Résultat Env
RDC Piece 16 Murs Colle de faience d’analyse S054 z
(POS4) Zm
Résultat Env
RDC Piece 17 Chaéssis métal. Mastic Vitrier d’analyse S040 2
(PO40) >m
Résultat
int fi - Env.
1S<;r Piece 19 Chaudiere au sol Jo'”;rﬂirjrux d’analyse S049 5
(P049) 0,25m
Résultat Env
Plinthes carrelage Colle de plinthes d’analyse S066
(POG6) 3ml.
RDC Piece 21
Résultat Env
Fenétre bois Mastic Vitrier d’analyse S060 ' 5
(PO6O) 0,50m
Résultat Env
Plinthes carrelage Colle de plinthes d’analyse S062
0,80 m?
(P0O62)
RDC Piece 25
Résultat Env
Murs Colle de faience d’analyse S065
11 m?
(PO65)
Résultat
. ; ! _ Env.
1;; saz;ga?res Conduit de fluide Condtéli:neennfclbres d’analyse S077 7001 |
(PO03ZPSO-) 3 ml.
Radiateur Gaz Résultat
Fxter Facades Equnpefnlent s:t?cke au SAUTER Ffrlmllus i d’analyse S071 1 Appareil
ieur sol a I'extérieur Plagues isolante (PO71)
fibreuse blanche
Résultat
& i i - Env.
Zim Combles Conduit de fluide Condtéli:neennfclbres d’analyse S072 7001
(PO03ZPSO-) 6 ml.

Exclusions

Aucune
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N°® planche : 1/7 Version: 0 Type : Croquis

Origine du plan :
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
LRIt S CDE2023-086 . Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : )
N° planche : 2/7 Version: 0 Type:  Croquis 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : RDC Présence d'Amiante
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086
Adresse de I'immeuble :
N° planche : 3/7 Version: 0 Type : Croquis
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau :

Observatoire de Haute Provence
04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
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* vide-sanitaires visité partiellement : parties dont la hauteur ne permettent pas l'acces.
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL

LRIt S CDE2023-086 . Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : )
N° p|anche : 4/7 Version : 0 Type : Croquis 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : COMBLES Présence d'Amiante
Legende
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N

non accessible
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trappe d'accés

/P50-P0O03 — a
Conduit en fibres-ciment

non accessible
absence de
trappe d'acces

Les combles ont été contréles partiellement - absence de moyens de circulation amenage.
La Toiture n'est pas concermee par les travaux . Hors périméire.
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
LRIt S CDE2023-086 . Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : )
N° planche : 5/7 Version: 0 Type:  Croquis 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : RDC Absence d'Amiante
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086
Adresse de I'immeuble :
N° planche : 6/7 Version: 0 Type : Croquis

Origineduplan:  Cabinet de diagnostics

Batiment — Niveau :

Observatoire de Haute Provence
04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
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*vide-sanitaires visité partiellement : pariies dont la hauteur ne permettent pas l'accés.
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PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
LRIt S CDE2023-086 . Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : )
N° p|anche : 7/7 Version : 0 Type : Croquis 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : COMBLES Absence d'Amiante
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Les combles ont été contrélés partiellement : absence de moyens de circulation aménagé.
La Toiture n'est pas concermnée par les travaux - Hors périmétre.
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES '@ m \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA : FR 78 905257663

GROUPE MLD CORP.

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACCTE - DiLi SERVICES



»

' ) m \ Amiante Page 11 sur 95

PACCTE
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PACCTE

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission

Le repérage de I"'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a rechercher,
identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement par les
travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : CDE2023-086 _CNRS-Observatoire de Haute Provence-Villa 2 OHP140

1.2 Identification complete des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Demeurant : 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Représenté par : Monsieur FINELLI Jean-Claude

Commanditaire du repérage : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur MASSARD Maxime

Nom et adresse de I'entreprise : PACCTE 2 Allée Thomas Edison 13500 MARTIGUES
N° de Siret : 90525766300021

RCP-compagnie-n® de police : AXA Assurances -10908928404

Laboratoire d’analyse et n°
d’accréditation

SGS France Division EHS - 7 Av. Jean Grandjean 31100 TOULOUSE - N° 1-6454

1.3 Identification compléte du batiment concerné :
Dénomination :
Adresse compléte : Observatoire de Haute Provence 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Référence Cadastrale : Non communiquée

1.4 Ildentification du bien concerné :

Date du permis de construire : Non communiquée

Date de construction : Non communiquée

Type et Fonction principale du bien : Immeuble d'habitation Tertiaire
Autre renseignement permettant Aucun

d’identifier avec certitude le bien

concerné :

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :
Intitulé :

Le donneur d’ordre prévoit des travaux de rénovation sur les sols murs et plafonds des appartements, remplagement
des fenétres bois (appt. Est), les volets bois des fenétres et les chaudieres en sous-sol seront supprimés. Passages de
gaines dans les combles et vide-sanitaires. La Toiture n'est pas concernée par les travaux.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmetre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention).

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
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PACCTE
Parties d’'immeuble visitées Etage Travaux
Piece 1 RDC Concernée
Piece 2 RDC Concernée
RDC Concernée
RDC Concernée
RDC Concernée
Piece 6 RDC Concernée
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Piece 7 RDC Concernée

RDC Concernée
Piece 9 RDC Concernée
Piece 10 RDC Concernée
Piece 11 RDC Concernée
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RDC/1er SS Concernée

ler SS Concernée

RDC Concernée

RDC Concernée

Piece 16 RDC Concernée
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Piece 17 RDC Concernée
RDC/1er SS Concernée

ler SS Concernée

Piece 20 RDC Concernée
Piece 21 RDC Concernée
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RDC Concernée
Piéce 23 RDC Concernée
Piece 24 RDC Concernée
RDC Concernée
Piece 26 RDC Concernée
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RDC Concernée

lerSS Concernée

Extérieur Concernée

Extérieur Concernée

Combles 2éme Concernée
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3.2 Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019 :

3.3 Rapports précédemment réalisés

Aucun document transmis

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et
prélevements au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques communiquées par
I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc.), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et a mesure de
|’avancement des travaux projetés.

4.1 Dates et Nature des visites sur site
Le 19/07/2023 Pré-visite et Repérage Amiante Avant Travaux

4.2 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la
norme NF X 46-020

Néant

4.3 Conditions d’inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES r@:’" \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 -l

GROUPE MLD CORP.
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4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages

Z001 : Conduit de fluide vertical Conduit en fibres-ciment (continue : NON)

Page 20 sur 95

Référence PISESIES
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié d'amiante
(Sondage) )
(oui/non)
Piece 4 Conduit de fluide vertical Conduit en fibres-ciment S003 Oui
Vide-sanitaires Conduit de fluide Conduit en fibres-ciment S077 Oui
Combles Conduit de fluide Conduit en fibres-ciment S072 Oui

2002 : Conduit de fluide métal. Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile (continue : NON)

Référence PLSCES
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié d'amiante
(Sondage) )
(oui/non)
s . . . Calorifuge type "bourre de
Piece 19 Conduit de fluide métal. . g" yp. . S046 Non
laine" + toile textile
. o . . . Calorifuge type "bourre de
Vide-sanitaires Conduit de fluide métal. - . . S073 Non
laine" + toile textile
. . , Calorifi "bourr
Combles Conduit de fluide métal. a0 . ug"e typ.e bou' e de S074 Non
laine" + toile textile

Z003 : Plafond - hourdis briques Béton (continue : NON)

Référence présence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié d'amiante
(Sondage) .
(oui/non)
Piece 13 Plafond - hourdis briques Béton S025 Non
Piece 19 Plafond - hourdis briques Béton S045 Non
Vide-sanitaires Plafond - hourdis briques Béton S076 Non

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de I’Analyse Documentaire :

Titre

Programme de travaux

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de I’'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra

effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
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PACCTE
Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode ,(ZFSO) (Sf)r)dage)
Référence Référence
Résultat d’analyse
Plancher Colle de carrelage (PO01) S001
RDC Piece 1
. . Résultat d’analyse
Plinthes carrelage Colle de plinthes (P002) S002
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (P004) S004
. Résultat d’analyse
Murs Colle de faience (POOE) S006
. Plan de travail - Résultat d’analyse
RDC Piece 5 Lavabo Colle de carrelage (P0O7) S007
. Résultat d’analyse
Jambages lavabo Colle de faience (P020) S020
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (PO0S) S005
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (POOS) S008
RDC Piéce 8
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (PO09) S009
. Résultat d’analyse
Murs Colle de faience (P010) S010
Plan de travail - Résultat d’analyse
Placard Colle de carrelage (PO11) So011
Murs jambage évier Colle de faience Résultat d'analyse S016
(PO16)
RDC Piece 10 : i
Plan de travail - Evier Colle de carrelage Résultat d'analyse S017
(PO17)
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (PO18) S018
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (PO19) S019
Résultat d’analyse
Plancher Colle de carrelage (PO12) S012
Pinthes carrelages Colle de plinthes Résultat d'analyse S013
(P0O13)
RDC Piece 11
. . . Résultat d’analyse
Murs Enduit taloché - Peinture (PO14) S014
. . . Résultat d’analyse
Plafond Enduit taloché - Peinture (PO15) S015
Plancher Escalier Béton Résultat d'analyse S021
RDC/1 . (P0O21)
or SS Piece 12
. . e Résultat d’analyse
Fenétre bois Mastic Vitrier (P022) S022
lerSS Piece 13 Plancher Béton Résultat d’analyse S023
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES ’@
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PACCTE
Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode ,(Z,PSO) (Slor)dage)
Référence Référence
(P023)
. . Résultat d’analyse
Murs Enduit taloché (P024) S024
. Isolant fibreux (corps de Résultat d’analyse
Chaudiére au sol chauffe) (P027) S027
Conduit de fluide , . Résultat d’analyse
métal. Métal - Peinture bleu (P028) S028
Chaudiére au sol Joint fibreux - Bruleur Résultat d'analyse S029
(P029)
" . e Résultat d’analyse
Fenétre bois Mastic Vitrier (PO36) S036
Plafond - hourdis , Résultat d’analyse
briques Béton (P025) Z003 S025
Conduit de fluide , . Résultat d’analyse
métal. Métal - Peinture rouge (P026) S026
RDC Pidce 15 Fenétre bois Mastic Vitrier Résultat d'analyse 5056
(PO56)
Résultat d’analyse
Plancher Colle de carrelage (P050) S050
. . Résultat d’analyse
Plinthes carrelage Colle de plinthes (P051) S051
RDC picce 16 Plancher Plot de colle bleu (sur le Résultat d’analyse 5052
carrelage) (P052)
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (P053) S053
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (P0OS5) S055
X Résultat d’analyse
Plancher Béton (PO37) S037
RDC Piece 17 Murs Enduit taloché - Peinture Résultat d'analyse S038
(P0O38)
. . . Résultat d’analyse
Plafond Enduit taloché - Peinture (P039) S039
Plancher Escalier Béton Résultat d'analyse S041
RDC/1 N (P041)
or SS Piece 18
. . e Résultat d’analyse
Fenétre bois Mastic Vitrier (PO42) S042
. Résultat d’analyse
Plancher Béton (P043) S043
Murs Enduit taloché Résultat d’analyse S044
lerSS Piece 19 (PO44)
Plafond - hourdis . Résultat d’analyse
briques Béton (PO45) Z003 S045
Fenétre bois Mastic Vitrier Résultat d’analyse S047
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES ’@
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PACCTE
Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode ,(Z,PSO) (Slor)dage)
Référence Référence
(P047)
. Isolant fibreux (corps de Résultat d’analyse
Chaudiére au sol chauffe) (P048) S048
Conduit de fluide Calorifuge type "bourre de Résultat d’analyse
métal. laine" + toile textile (P0O46) 2002 5046
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (POS7) S057
RDC Pidce 20 Plafond Enduit lissé - Peinture Résultat d'analyse 5070
(P070)
. . e Résultat d’analyse
Porte fenétre bois Mastic Vitrier (POG9) S069
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (P059) S059
N Résultat d’analyse
RDC Piece 21 Plancher Colle + moquette S061
(PO61)
. . . Résultat d’analyse
Murs Enduit taloché - Peinture (P058) S058
o . Résultat d’analyse
Murs Enduit lissé - Peinture (PO63) S063
RDC Piece 25
o . Résultat d’analyse
Plafond Enduit lissé - Peinture (PO64) S064
RDC Piece 27 Fenétre bois Mastic Vitrier Résultat d'analyse 5067
(P0O67)
Conduit de fluide Calorifuge type "bourre de Résultat d’analyse 7002 5073
métal. laine" + toile textile (PO46ZPSO-)
Vide- Matériau ou produit qui
lerSS Y Conduit de fluide Terre cuite émaillée par nature ne contient S075
sanitaires o
pas d’amiante
Plafond - hourdis , Résultat d’analyse
briques beton (P0252PSO-) 2003 | 3076
. . . Résultat d’analyse
Murs Enduit taloché - Peinture (P030) S030
. . . Résultat d’analyse
Murs Enduit taloché - Peinture (P032) S032
Extéri . R Béton - Enduit lissé a base Résultat d’analyse
our Facades Appuis de fenétre ciment (P033) S033
. . Béton - Enduit lissé a base Résultat d’analyse
Appuis de fenétre ciment (P031) S031
_ s Résultat d’analyse
Auvent vitré Mastic Vitrier (POG8) S068
Isolant fibreux (deployé Résultat d’analyse
Plancher sur le plancher bois) (P034) 5034
2éme Combles
. Mortier de jointement a Résultat d’analyse
Murs parpaings base ciment (PO35) S035
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Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode ,(Z,PSO) (Sf)r)dage)
Référence Référence
Conduit de fluide Calorifuge type "bourre de Résultat d’analyse 7002 074
métal. laine" + toile textile (P0O46ZPSO-)

5.3 Commentaire sur la mission

Le vide-sanitaires a été visité partiellement : parties dont la hauteur ne permettent pas I'accés. Les combles ont été controlés
partiellement : absence de moyens de circulation aménagé. Piece 11 et 17 : combles non accessible — Absence de trappe
d’acces.

La Toiture n'est pas concernée par les travaux : Hors périmeétre.

5.4 Obligations du propriétaire de I'immeuble bati

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant
les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non
utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au | de I'article R. 1334-29-5
du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de
repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article
R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux.
[l communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de controle de l'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code
du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

5.5 Préconisations

’adéquation entre le périmetre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du présent
document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non
précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires
appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de
|"amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’oeuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a une
entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément
aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de I'INRS et de 'OPPBTP, et des directives de I'inspection du
travail.
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ANNEXE : Fiches d’iden

ELEMENT : Conduit de fluide

Vue d’ensemble Emplacement

i
Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Vide-sanitaires
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . .
Conduit de fluide - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime Conduit en fibres-ciment

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

ELEMENT : Conduit de fluide métal.

Vue d’ensemble Emplacement

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y
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Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Vide-sanitaires
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . . ,
Conduit de fluide métal. - Toutes zones
Nom de |'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile

Résultat amiante

absence d’amiante

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @
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ELEMENT : Conduit de fluide métal.

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
2eme - Combles
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . X ,
Conduit de fluide métal. - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile

Résultat amiante

absence d’amiante

ELEMENT : Conduit de fluide

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

2éeme - Combles

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 ) )
Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime Conduit en fibres-ciment

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @ m
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 o R
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES

07TdHO ¢ BllIA-99USA0Id 81NeH 8p alloleAIssqO-SHUND  980-£2023d0 - alleje aduaiaioy

uonelgey,p sjgnaww|



»

r m \ Amiante Page 27 sur 95

PACCTE

ELEMENT : Conduit de fluide

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Vide-sanitaires
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . .
Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime Terre cuite émaillée

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : POO1

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 1
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Plancher - Sol
Nom de |'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Colle de carrelage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO0O1 Matériau dur gris + peinture rose inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @ m
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 70227 - N° TVA: FR 78 905257663
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Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Colle de plinthes

Amiante

PRELEVEMENT : P0O02

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Page 28 sur 95

Localisation
RDC - Piece 1

Plinthes carrelage - Toutes zones

Matériau

Colle de plinthes

Support

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P002

Matériau dur gris

Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : PO03

i

Emplacement

‘ gk

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

Localisation
RDC - Piece 4

Conduit de fluide vertical - Toutes zones

Matériau

Conduit en fibres-ciment

Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées Chrysotile, Crocidolite)

Objet

Conduit en fibres-ciment

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Support

Taille

Ocm

)
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
) ) Fibres d'amiante détectées
PO03 Fibro-ciment 0 Chrysotile, Crocidolite

PRELEVEMENT : P0O04

Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Murs - Toutes zones

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Enduit lissé - Peinture

Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P004 Platre + peinture beige + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

o\

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante Page 30 sur 95
PRELEVEMENT : P0O0S5
Emplacement
-
Nom du client Nurﬁéro de dossier Localisation
RDC - Piece 5
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO05 Platre + peinture bleue inséparables (3) Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P0O06
Emplacement
-
Nom du client Nurﬁéro de dossier Localisation
RDC - Piece 5
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faience
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Colle de faience Ocm

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO06 Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P0OO7
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 )
Plan de travail - Lavabo - A
Nom de I'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Colle de carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO07 Colle dure beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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' Amiante Page 32 sur 95
PACCTE
PRELEVEMENT : P0O08
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 RDC - Piece 8
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

P008

Platre + papier peint inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Enduit lissé / Peinture

PRELEVEMENT : PO09

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Localisation
RDC - Piece 8
Plafond - Plafond
Matériau

Enduit lissé - Peinture

Taille

Ocm

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Page 33 sur 95

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO09

Platre + peinture blanche inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : PO10

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Colle de faience

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante
absence d’amiante

Emplacement

Localisation
RDC - Piece 10

Murs - Toutes zones

Matériau

Colle de faience

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO10

Colle dure blanche

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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Vue d’ensemble

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Amiante

PRELEVEMENT : PO11

Emplacement

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement

Page 34 sur 95

Localisation
RDC - Piece 10
Plan de travail - Placard - Toutes zones

Matériau

19/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support Taille
Colle de carrelage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO11 Colle dure blanche + bois inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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PRELEVEMENT : PO12

Vue d’ensemble

Nom du client
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Colle de carrelage

Amiante

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Page 35 sur 95
Localisation
RDC - Piece 11
Plancher - Sol
Matériau
Colle de carrelage

Taille
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO12

Colle dure grise

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO13

Numéro de dossier

Nom du client
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Colle de plinthes

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Localisation
RDC - Piece 11

Pinthes carrelages - Toutes zones

Matériau

Colle de plinthes

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO13

Colle dure blanche

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@
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Nom du client
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Enduit taloché / Peinture

Amiante

PRELEVEMENT : P014

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

Page 36 sur 95

Localisation
RDC - Piece 11

Murs - Toutes zones

Endu

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Matériau

it taloché - Peinture

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Matériau dur gris + peinture beige + peinture bleue

P014 S 0 Fibres d'amiante non détectées
inséparables (3)
PRELEVEMENT : P015
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 11
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture

Objet

Enduit taloché / Peinture

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO15

Matériau dur gris + peinture beige + peinture bleue

inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Vue d’ensemble

Amiante

PRELEVEMENT : PO16

Page 37 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation
RDC - Piece 10
Murs jambage évier - Toutes zones
Matériau
Colle de faience

Objet Support Taille
Colle de faience Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO16 Platre + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Colle de carrelage

PRELEVEMENT : P0O17

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE: 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Support

Localisation
RDC - Piece 10
Plan de travail - Evier - Toutes zones
Matériau

Colle de carrelage

Taille

Ocm

)

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO17 Platre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P018
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Enduit lissé / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P018 Platre + peinture verte + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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Amiante

PRELEVEMENT : P019

Vue d’ensemble

Nom du client

Numéro de dossier

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Page 39 sur 95

Emplacement

Localisation
RDC - Piece 10
Plafond - Plafond
Matériau
Enduit lissé - Peinture

Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P019 Platre + peinture jaune + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P020
Emplacement
v
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 5
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Colle de faience

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Jambages lavabo - Toutes zones
Matériau

Colle de faience

Taille

Ocm

@l

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P020 Platre + peinture bleue inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P021
Nom du client Numéro de dossier Localisation

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

RDC/1er SS - Piece 12
Plancher Escalier - Sol

Matériau

Béton

Objet Support Taille
Béton Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P021 Matériau dur gris + peinture rouge inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P022
Nom du client Numéro de dossier Localisation

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

RDC/1er SS - Piece 12
Fenétre bois - D

Matériau
Mastic Vitrier

Objet Support Taille
Mastic Vitrier Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P022 Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE: 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.

PACCTE - DLM SERVICES
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Vue d’ensemble

Amiante

PRELEVEMENT : P023

Page 41 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier

Localisation

ler SS - Piece 13

CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Plancher - Sol

Matériau
Béton

Support Taille
Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P023 Matériau dur gris + peinture rouge inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@
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PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante

PRELEVEMENT : P024

Vue d’ensemble

Emplacement

Page 42 sur 95

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier

Localisation

ler SS - Piece 13
Murs - Toutes zones

CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Matériau
Enduit taloché

Objet Support Taille
Enduit taloché Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P024 Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@
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GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante

PRELEVEMENT : PO25

Vue d’ensemble

Page 43 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation

ler SS - Piece 13
Plafond - hourdis briques - Plafond

Matériau
Béton

Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P025 Matériau dur beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : P026

Vue d’ensemble

Emplacement

Page 44 sur 95

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier

Localisation

ler SS - Piece 13
Conduit de fluide métal. - Toutes zones

CDE2023-086

Date de prélévement

Matériau

19/07/2023 Métal - Peinture rouge

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Métal / Peinture rouge Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P026 Peinture rouge 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : P027

Vue d’ensemble

Page 45 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom

de I'opérateur

MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation
ler SS - Piece 13
Chaudiere au sol - Toutes zones
Matériau
Isolant fibreux (corps de chauffe)

Objet Support Taille
Isolant fibreux (corps de chauffe) Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P027 Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE: 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE

Amiante

PRELEVEMENT : P028

Vue d’ensemble

Emplacement

Page 46 sur 95

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier

Localisation

ler SS - Piece 13
Conduit de fluide métal. - Toutes zones

CDE2023-086

Date de prélévement

Matériau

19/07/2023 Métal - Peinture bleu

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Métal / Peinture bleu Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P028 Peinture bleue 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Vue d’ensemble

Amiante

PRELEVEMENT : P029

Page 47 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation
ler SS - Piece 13

Chaudiere au sol - Toutes zones

Matériau

Joint fibreux - Bruleur

Support Taille
Joint fibreux - Bruleur Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

P029

Matériau fibreux beige

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Enduit taloché / Peinture

PRELEVEMENT : P0O30

Emplacement

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Support

Localisation
Extérieur - Fagades
Murs - Nord

Matériau

Enduit taloché - Peinture

Taille

Ocm

@
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GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Référence Couche Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O30

Matériau dur gris

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement

Nom du client
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

Numéro de dossier

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton / Enduit lissé a base ciment

Support

Localisation

Extérieur - Facades

Appuis de fenétre - Nord

Matériau

Béton - Enduit lissé a base ciment

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Référence Couche Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO31

Matériau dur gris

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 70227 - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE
PRELEVEMENT : P032
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
Extérieur - Facades
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Sud
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit taloché / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P032 Matériau dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P033
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
Extérieur - Facades
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . R
Appuis de fenétre - Sud
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton - Enduit lissé a base ciment
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Béton / Enduit lissé a base ciment Ocm
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 . -
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante

Page 50 sur 95

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P033

Matériau dur gris

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

PRELEVEMENT : PO34

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

2eme - Combles

Isolant fibreux (deployé sur le plancher bois)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Isolant fibreux (deployé sur le plancher bois)

Support

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P034

Matériau fibreux jaune

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : P0O35
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Nom de I'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Page 51 sur 95

Localisation

2eme - Combles

Murs parpaings - Toutes zones

Matériau

Mortier de jointement a base ciment

Objet Support Taille
Mortier de jointement a base ciment Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P035 Matériau fibreux beige Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Nom de I'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Mastic Vitrier

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Localisation
ler SS - Piece 13
Fenétre bois - Sud

Matériau
Mastic Vitrier

Taille

Ocm

£

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P036 Joint dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P0O37
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Nom de I'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P037 Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Nom du client
CNRS MQY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Amiante

PRELEVEMENT : PO38

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086

Page 53 sur 95

Localisation
RDC - Piece 17

Murs - Toutes zones

Date de prélévement
19/07/2023 Endu

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Matériau
it taloché - Peinture

Objet Support Taille
Enduit taloché / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P038 Matériau dur gris + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Enduit taloché / Peinture

PRELEVEMENT : PO39

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086 p

Date de prélévement
19/07/2023 Endu

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Localisation
RDC - Piece 17
lafond - Plafond

Matériau

it taloché - Peinture

Taille

Ocm

o\

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

P0O39

Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0

Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P040

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

Emplacement

Localisation
RDC - Piece 17
Chassis métal. - Toutes zones
Matériau
Mastic Vitrier

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Objet
Mastic Vitrier

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

P0O40

Matériau dur beige

Fibres d'amiante de type
chrysotile

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de |'opérateur
MASSARD Maxime

PRELEVEMENT : P041

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

Localisation
RDC/1er SS - Piéce 18
Plancher Escalier - Sol

Matériau

Béton

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P0O41 Matériau dur gris + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE: 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE
PRELEVEMENT : P042
Nom du client Numéro de dossier Localisation
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 RDC/1er 35 - Eiéce 18
Fenétre bois - B
Nom de |'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Mastic Vitrier Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P042 Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P043

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de |'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Béton

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Localisation
ler SS - Piece 19

Plancher - Sol

Matériau

Béton

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Référence Couche

Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P043

Matériau dur beige + peinture beige inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@
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PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : P0O44

Vue d’ensemble Emplacement

A 3
Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Piece 19

CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Amiante Page 56 sur 95

Objet Support Taille
Enduit taloché Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P044 Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

@

07TdHO ¢ BllIA-99USA0Id 81NeH 8p alloleAIssqO-SHUND  980-£2023d0 - alleje aduaiaioy
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Vue d’ensemble

Amiante

PRELEVEMENT : PO45

Page 57 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Localisation
ler SS - Piece 19
Plafond - hourdis briques - Plafond
Matériau
Béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P045 Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : PO46

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Piece 19

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 . X ,
Conduit de fluide métal. - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO46_1 Tresse beige 0 Fibres d'amiante non détectées
P046_2 Matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 o SRl W
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES
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Amiante

PRELEVEMENT : PO47

Vue d’ensemble Emplacement

g
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o

|
L 13
Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Piece 19
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 N .
Fenétre bois - Sud
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support Taille
Mastic Vitrier Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P047 Joint dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES

07TdHO ¢ BllIA-99USA0Id 81NeH 8p alloleAIssqO-SHUND  980-£2023d0 - alleje aduaiaioy
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Amiante

PRELEVEMENT : P0O48

Vue d’ensemble

Page 60 sur 95

Emplacement

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom

de I'opérateur

MASSARD Maxime

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation
ler SS - Piece 19
Chaudiere au sol - Toutes zones
Matériau
Isolant fibreux (corps de chauffe)

Objet Support Taille
Isolant fibreux (corps de chauffe) Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P048 Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE: 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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uonelgey,p sjgnaww|



Amiante Page 61 sur 95

Q)
-
[

f

PACCTE

PRELEVEMENT : PO49

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Piece 19

CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 R
Chaudiere au sol - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Joint fibreux - Bruleur

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Joint fibreux - Bruleur Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante de type

P049 Matériau fibreux beige 0 )
chrysotile

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA : FR 78 905257663 A e
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES
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PACCTE
PRELEVEMENT : PO50
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 16
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Colle de carrelage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P0O50 Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO51

Nom du client
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Colle de plinthes

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Support

Localisation
RDC - Piece 16
Plinthes carrelage - Toutes zones
Matériau

Colle de plinthes

Taille

Ocm

)

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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Amiante
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO51 Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P052
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Plot de colle bleu (sur le carrelage)

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Plot de colle bleu (sur le carrelage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P052

Mastic bleu

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 70227 - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

o\

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PRELEVEMENT : PO53

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 16
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
P0O53 Platre + peinture verte + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P0O54

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 16
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faience

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y

uonelgey,p sjgnaww|

Objet Support Taille
Colle de faience Ocm
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES r@:’" \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 -l

GROUPE MLD CORP.

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O54

Colle dure blanche

Fibres d'amiante de type
chrysotile

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Enduit lissé / Peinture

PRELEVEMENT : PO55

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

P

Localisation
RDC - Piece 16
lafond - Plafond

Matériau

Enduit lissé - Peinture

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O55

Platre + peinture beige inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet
Mastic Vitrier

PRELEVEMENT : P0O56

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Localisation
RDC - Piece 15

Fenétre bois - Nord

Matériau
Mastic Vitrier

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O56

Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE
PRELEVEMENT : P0O57
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 20
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de |'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO57 Platre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P058
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 21
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de |'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit taloché / Peinture Ocm
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @ \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 70227 - N° TVA: FR 78 905257663

GROUPE MLD CORP.

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y
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PACCTE
PRELEVEMENT : P059
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 21
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO59 Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO60

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 21
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 N .
Fenétre bois - Sud
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Mastic Vitrier Ocm
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES '@ \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663 -

GROUPE MLD CORP.

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O60

Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0

Fibres d'amiante de type

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

PRELEVEMENT : PO61

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante

absence d’amiante

Colle + moquette

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Colle + moquette

Support

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO61

Mogquette beige + colle jaune inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

o\

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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M\ Amiante

PRELEVEMENT : P062

Vue d’ensemble

Nom du client Numéro de dossier
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Nom de |'opérateur Date de prélévement
MASSARD Maxime 19/07/2023

Résultat amiante

Emplacement

Page

Localisation
RDC - Piece 25
Plinthes carrelage - Toutes zones

Matériau

Colle de plinthes

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Colle de plinthes

Support

Taille

Ocm

69 sur 95

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fi o
P062 Colle dure blanche + (carrelage noir) 0 ibres d'amiante de type
chrysotile

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE
PRELEVEMENT : P063
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 RDC -Piece 25
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit lissé / Peinture Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

P063

Platre + peinture blanche inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

PRELEVEMENT : P064

Emplacement

Numéro de dossier

CDE2023-086
Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Enduit lissé / Peinture

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

Localisation
RDC - Piece 25
Plafond - Plafond
Matériau

Enduit lissé - Peinture

Taille

Ocm

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES
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PACCTE

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO64 Platre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P0O65
Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Piece 25
CNRS MQOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086
Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faience

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Colle de faience Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO65 Colle dure grise 0 Fibres d'amiantle de type
chrysotile

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES -
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA : FR 78 905257663 s

Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com PACETE - DM SERVICES

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y
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Vue d’ensemble

Amiante

PRELEVEMENT : PO66

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante

Page 72 sur 95

Emplacement

Localisation 7
RDC - Piece 21

Plinthes carrelage - Toutes zones

Matériau

Colle de plinthes

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Objet

Colle de plinthes

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Support

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO66

Colle dure blanche

Fibres d'amiante de type
chrysotile

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de |'opérateur
MASSARD Maxime

PRELEVEMENT : P067

Numéro de dossier

CDE2023-086

Date de prélévement

19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

Fe

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Localisation
RDC - Piece 27
nétre bois - Nord

Matériau
Mastic Vitrier

Objet Support Taille
Mastic Vitrier Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
PV analyse
Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
PO67 Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

o\

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y

uonelgey,p sjgnaww|



»

Pim\

PACCTE

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

Amiante

PRELEVEMENT : PO68

Emplacement

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Mastic Vitrier

Page 73 sur 95

Localisation

Extérieur - Facades

Auvent vitré - O

Matériau
Mastic Vitrier

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P068

Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Objet

PRELEVEMENT : PO69

Numéro de dossier
CDE2023-086

Date de prélévement
19/07/2023
Résultat amiante
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Mastic Vitrier

Localisation
RDC - Piece 20

Porte fenétre bois - C

Matériau
Mastic Vitrier

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

PV analyse
Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

P0O69

Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3)

Fibres d'amiante non détectées

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com

@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES

07TdHO ¢ BllIA-99USA0Id 81NeH 8p alloleAIssqO-SHUND  980-£2023d0 - alleje aduaiaioy

uonelgey,p sjgnaww|



»

)

PACCTE

Nom du client

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE

Amiante

PRELEVEMENT : PO70

Numéro de dossier

CDE2023-086

Page 74 sur 95

Localisation
RDC - Piece 20
Plafond - Plafond

Nom de I'opérateur
MASSARD Maxime

Date de prélévement
19/07/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support

Enduit lissé / Peinture

Matériau

Enduit lissé - Peinture

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Référence Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO70 Platre + peinture blanche inséparables (3) 0

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO71

Vue d’ensemble

Numéro de dossier

Extérieur - Facades

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086

Equipement stocké au sol a I'extérieur - Nord-Est

Nom de |'opérateur Date de prélévement

MASSARD Maxime 19/07/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support

Radiateur Gaz SAUTER Primilus - Plaques isolante fibreuse blanche

Emplacement

Localisation

Matériau

blanche

Radiateur Gaz SAUTER Primilus - Plaques isolante fibreuse

Taille

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Référence Couche

Amiante

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

PO71

Matériau fibreux beige

Fibres d'amiante de type
chrysotile

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence

Adresse de I'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° pIanche 5 1/7 Version : 0 Type : CquUiS LIOBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Plan de localisation -

/4 OHP341
s F™OHP340
N
\',
|
'r / ?3\"
G /8
OHP030. %
S Y
OHP120% &/
——
Extension local AJ#/
Batiment
VILLA 2
\\ .\~
\\‘ \:(\
\'- e— -
.\ = "
N odwn
@
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SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° planche : 2/7 Version : 0 Type : Croquis L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : RDC Présence d'Amiante
Legende ;
@\‘ E) Frésence d'Amiants
N
Piece(l T
T
[13]
Piéce 1 =
c:u'
g Piece 8 Piece 9
@
Piece 1 4 P0O03 O a
Piece 7 Conduit en fibres-ciment
Picce vertical

o Piéc
POB2

Piece 6 Colle de plinthes
Piéce 5

SR R |
B

POGS a

Colle de faience

Piece 24
Piece

/- 26
a) . iece ZPS0-P003 [a)
Fenétre bois 27 Morceau de conduit
Mastic Vifrier Piece 23 en fibres-ciment Q

Piace 14 <4— |dans la dalle béton

| R |

ZZ 808l

) [P066 — 3
Colle de plinthes 2 Piece 20 Pigce 15
: a
PO/
Radiateur Gaz SAUTER Primilus
Piace 1 | Plaques isolante fibreuse blanche
g (stocke a l'extérieur)
L4/]
Piec =
a P054
Murs
Colle de faience = | A
Chassis metal.
Mastic Vitrier
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES @ \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086
Adresse de I'immeuble :
N° planche : 3/7 Version : 0 Type : Croquis
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau :

Observatoire de Haute Provence
04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE

SOUS-SOL Présence d'Amiante

S

N 7
D Piece 13
—p Vide-sanitaires
Piece 19
a P049 —

Chaudiére au sol
Joint fibreux - Bruleur

*vide-sanitaires visité partiellement : parties dont la hauteur ne permettent pas l'accés.

Légende
E) Frasence d'Amiante

ZPS0-P003 a
Morceau de conduit

en fibres-ciment 0]
traversant la dalle béton

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES

)
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 70227 - N° TVA: FR 78 905257663 ' m
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence

Adresse de I'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° planche : 4/7 Version : 0 Type : Croquis L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : COMBLES Présence d'Amiante

Legende ;
@\ E) Frésence d'Amiante

non accessible
absence de
trappe d'accés

ZPS0-P003 — a
Conduit en fibres-ciment

Accés D

Combles

Accés D

non accessible
absence de
trappe d'accés

Les combles ont été contrélés partiellement : absence de moyens de circulation aménagé.

La Toiture n'est pas concermee par les travaux - Hors perimétre.

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
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@

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y

uonelgey,p sjgnaww|



£

Amiante Page 79 sur 95
PACCTE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence
Adresse de I'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° planche : 5/7 Version: 0 Type:  Croquis L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : RDC Absence d'Amiante
Legende :
@\ ﬁ MNe conlient pas amiante
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence
Adresse de 'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° planche : 6/7 Version: 0 Type:  Croquis L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : SOUS-SOL Absence d'Amiante
Lagends
B Ne contient pas amiante
N
g P025 X
. P023 &
P036
i
N P024
P029 Piece 13
P027
R [P026 )
P028| k&
Vide-sanitaires
—»
ZPS0-P046| g
Calorifuge
g (P048 Po46| @
Piéce 19
& [P047 Po4d] f
@ [P043 X
PO45| &
* vide-sanitaires visité partiellement : parties dont la hauteur ne permettent pas l'accés.
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : CDE2023-086 Observatoire de Haute Provence
Adresse de 'immeuble : 04870 SAINT-MICHEL-
N° planche : 7/7 Version: 0 Type:  Croquis L'OBSERVATOIRE
Origineduplan:  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : COMBLES Absence d'Amiante
Legends :
ﬁ Me confient pas amiante
Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf
7 7
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7 7
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7 7
Z . Z
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7 trappe d'accés 7
é é
7 7
Les combles ont été contrdlés partiellement : absence de moyens de circulation aménagé.
La Toiture n'est pas concernée par les travaux : Hors périmétre.
Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES '@ m \
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N°TVA: FR 78 905257663 a
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ANNEXE : Procés verbaux d’analyse

Proces verbal d'analyse AM23-05896

Page 1 sur 10 ‘Ofl'ﬂC
Accréditation
N° 1-8454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
ESSAIS

Bulletin nalyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

(" cde:  CDE2023.086 “\( PaccTE
72 Allée GRANADOS
13009 MARSEILLE
Devis : DE21-5006 FRANCE
Regu le, 31/07/23 13:13:57  Prélevé le 19/07/23

Demandeur: MASSARD Maxime

( Toulouse, le 3 - aodt - 23

RAPPORT D'ESSAI
AM23-05896

)

Commentaire:

- Mission référence : CDE2023-086
- Date envoi : 31/07/2023 12:42:32

\__- Type Analyse : MATERIAUX J
Technique analytique :
Les analy par l'accréditation sont réalisé formé & I'arrété du 01 Octobre 2019.
Les hes décrites entre p. héses dans le rapport ne sont pas soumises a analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte a étre préparé.

SiMOLP:

Identification par Microscopie Optique & Lumiére Polarisée selon méthode interne + gulde HSG 248 appendnce 2.
Préparation effectuée de fagon a étre représentative de |'échantillon, pas de trai
La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un mveau de oonﬁance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0,2um.

Si META :

Identification par Microscopie Electronique a Ti ission Analytique (Méthodes i + parties perti de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion, deux préparations différentes p étre utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarb ou attaque chimique au chloroft puis dépbt sur grille de mncrosoome

La limite de détection & 95% g; ie par le lab ire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de iables dans la limite

de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
Un ériau peut étre itué d'une ou p hes. Une couche est un él
stratification, une couche peut étre homogéne ou hétérogéne a I'ceil nu.

Si pour une couche la quantité de matiére n'atteint pas la quantité de matiére minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci
ne constituera pas une couche a proprement parlé et par é la limite de détection ne pourra pas étre garantie dans cette partie de I'échantilion.

étre distingué des autres élé par superposition ou

P

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante

2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Menlionne la présence d'aum ﬁbres inéral ptibles d'étre inhalé
C =N non a une fibre d'amiante
EDXNC = Composmon etumuque non conforme a une fibre d'amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme a une fibre d’amiante

THOMAS BAS
Responsable UT

(signature électronique)
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Page 2 sur 10 ‘o‘fﬂ
Accréditation
N° 1-8454
\ Portée disponible
sur www.cofrac.fr
ESSAIS
L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant © * (*) * (portée

drsponile sur www cofrag fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdi.

(To"): Essai sous traité & SGS France Environmental and Industrial Hygeene Testing (ISE) & Toulouse - COFRAC N* 1-6454
(To): Essai sous tradé & SGS France Environmental and Industnal Hygiene Testing (I8E) & Toulouse

Le présent rapport d'essai comporte 10 page(s). Sa reproduction n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y étre portée aprés
communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit dtre inclus entidrement

Le présent rappot ne conceme que M produt soumis A l'analyse et est émis par fa Société a ses Z do Services (dspondles sur
rommpasd g ‘. . )
Les de mesure sont di sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflédent uniquement les constatations de la Sociélé au moment de son intervention ef, cas échéant, dans la
limle des mstructions du Client. La responsabilité de la Société est excluswement engagée vis -a.vis de son Client Ce document ne saurait exonérer toute partie 3 une transaction d
‘exercer pieinement tous ses droits et remplir toutes ses légales et

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent est Hégale et les sont passibles de poursutes judiciaires.
Si le prélévement n'est pas réalisé par la structure SGS France dwmision EIHT, les al' ne sont pas de sa responsabdité. Les résultats s applquent &
T'échantiion tel qul a été requ.

Le laboratoire est exondré de toute responsabiité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I8E) - Latcstors 2o Toukoue 21 20 Thiace, T ron Jeas Geandasn 31100 Tockune -1 +33 (915 61 44 23 23 - mww spngop

Mambre
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Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663

Téléphone : 04 13

333744 - E-mail : contact@paccte.com

Page 83 sur 95

GROUPE MLD CORP.
PACCTE - DLM SERVICES

07 TdHO Z BJIIA-89UBA0Id 8INEH 8P 81I01eAISI0-SHND  980-£2023A0 : dlleje 90UdI9Y

uoeNqey,p sjgnaww|



PACCTE

SGS

Bulletin d'Analyse

Amiante

Page 3 sur 10

ESSAIS

Accréditation

N° 1-8454

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Reéférence client Description visuelle Nb prépa + Nb Méthode Analyste Résuitats Autres
(To*) grilles (To*) (To") Fibres
POO1 -1 RDC - Piéce 1 - Sol Matériau dur gris + peinture 12 MET - EDI Amiante non Non
- Plancher - Colle de rose inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 carrelage NFX 43-050 + -
001 MLE-CONS-LAB-243
PO02-1 RDC - Piéce 1 - Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 @ Plinthes carrelage - NFX 43-050 + -
002 Colle de plinthes MLE-CONS-LAB-243
P03 -1 RDC - Piéce 4 - Fibro-ciment 2 MOLP (vrac) - seh Amiante =
Toutes zones - MLE-CONS-LAB-238 + détectée
AM23-05896 |  Conduit de fluide HSG 248 - Annexe 2 Chrysotile /
003 vertical - Conduit en Crocidolite
fibres-ciment
P004 - 1 RDC - Piéce 5 - Platre + peinture beige + 1(2 MET - MSL Amiante non | Oui(Mor
Toutes zones - Murs peinture grise inséparables grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 - Enduit lissé - 3) NFX 43-050 + - NC)
004 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO05 - 1 RDC - Piéce 5 - Platre + peinture bleue 12 MET - MSL Amiante non | Oui(Mor
Plafond - Plafond - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
005 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P006 - 1 RDC - Piéce 5 - Colle dure blanche 1(2 MET - MSL Amiante non Non
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Colle de faience NFX 43-050 + =
006 MLE-CONS-LAB-243
P0OO7 -1 RDC - Piéce 5-A- Colle dure beige 1(2 MET - MSL Amiante non Non
Plan de travail - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = Lavabo - Colle de NFX 43-050 + -
007 carrelage MLE-CONS-LAB-243
P008 - 1 RODC - Piéce 8 - Platre + papier peint 1(2 MET - MSL Amiante non | Oui(Mor
Toutes zones - Murs inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 - Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
008 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO0S - 1 RDC - Piéce 8 - Platre + peinture blanche 1(2 MET - MSL Amiante non QOui(Mor
Plafond - Plafond - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
009 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO10-1 RDC - Piéce 10 - Colle dure blanche 1(2 MET - EDI Amiante non | Oui(Mor
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détecté phologi
AM23-05896 - Colle de faience NFX 43-050 + - NC)
010 MLE-CONS-LAB-243

Environmental and Industrial Hygiene Testing (IS - Latcrators 2o Tovkoue 21 2 Thacd, T ron Jaas Geandan 31100 Tockune -1 +33 (315 61 44 23 23 - www spngrop
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PO11 -1 ROC - Piéce 10 - Colle dure blanche + bois 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - Plan inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 | de travail - Placard - NFX 43-050 + -
o1 Colle de carrelage MLE-CONS-LAB-243
P0O12-1 RDC - Piéce 11 - Sol Colle dure grise 1(2 MET - EDI Amiante non Non
- Plancher - Colle de grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 carrelage NFX 43-050 + -
012 MLE-CONS-LAB-243
P013-1 RDC - Piéce 11 - Colle dure blanche 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = Pinthes carrelages - NFX 43-050 + -
013 Colle de plinthes MLE-CONS-LAB-243
PO14-1 RDC - Piece 11 - Matériau dur gris + peinture 12 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - Murs beige + peinture bleue grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Enduit taloché - inséparables (3) NFX 43-050 + -
014 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P015-1 RDC - Piéce 11 - Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non | Oui(Mor
Plafond - Plafond - beige + peinture bleue grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Enduit taloché - inséparables (3) NFX 43-050 + - NC)
015 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO16-1 RDC - Piéce 10 - Plétre + peinture beige 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - Murs inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 | - Colle de faience NFX 43-050 + s
016 MLE-CONS-LAB-243
PO17-1 RDC - Piéce 10 - Platre + peinture blanche 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - Plan inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 de travail - Evier - NFX 43-050 + -
017 Colle de carrelage MLE-CONS-LAB-243
PO18-1 RDC - Piéce 10 - Platre + peinture verte + 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - Murs peinture beige inséparables grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Enduit lissé - 3) NFX 43-050 + -
018 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO19-1 RDC - Piéce 10 - Platre + peinture jaune + 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Plafond - Plafond - peinture blanche grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Enduit lissé - inséparables (3) NFX 43-050 + -
019 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P020-1 RODC - Piéce 5 - Platre + peinture bleue 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896  Jambages lavabo - NFX 43-050 + -
020 Colle de faience MLE-CONS-LAB-243
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P021-1 RDC/1er SS - Piéce Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - JBA Amiante non Non
12 - Sol - Plancher rouge inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Escalier - Béton NFX 43-050 + -
021 MLE-CONS-LAB-243
P022-1 RDC/1er SS - Piece Joint dur beige + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non Non
12 - D - Fenétre bois blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
022 MLE-CONS-LAB-243
P023-1 1er SS - Piéce 13 - Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Sol - Plancher - rouge inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Béton NFX 43-050 + -
023 MLE-CONS-LAB-243
P024 -1 1er SS - Piéce 13 - Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Enduit taloché NFX 43-050 + z
024 MLE-CONS-LAB-243
P025-1 1er SS - Piéce 13 - Matériau dur beige 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Plafond - Plafond - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 hourdis briques - NFX 43-050 + -
025 Béton MLE-CONS-LAB-243
P026- 1 1er SS - Piece 13 - Peinture rouge 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 |  Conduit de fluide NFX 43-050 + s
026 métal. - Métal - MLE-CONS-LAB-243
Peinture rouge
P027 -1 1er SS - Piece 13 - Matériau fibreux jaune 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = Chaudiére au sol - NFX 43-050 + -
027 Isolant fibreux (corps MLE-CONS-LAB-243
de chauffe)
P028 -1 1er SS - Piéce 13 - Peinture bleue 12 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Conduit de fluide NFX 43-050 + -
028 métal. - Métal - MLE-CONS-LAB-243
Peinture bleu
P029-1 1er SS - Piéce 13 - Matériau fibreux beige 2(4 MET - EDI Amiante non  Oui(EDX
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée NC)
AM23-05896 = Chaudiére au sol - NFX 43-050 + -
029 Joint fibreux - Bruleur MLE-CONS-LAB-243
P030-1 Extérieur - Fagades Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
- Nord - Murs - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Enduit taloché - NFX 43-050 + =
030 Peinture MLE-CONS-LAB-243
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PO31-1 Extérieur - Fagades Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
- Nord - Appuis de grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 fenétre - Béton - NFX 43-050 + -
031 Enduit lissé a base MLE-CONS-LAB-243
ciment
P032-1 Extérieur - Fagades Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non Non
- Sud - Murs - Enduit beige inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = taloché - Peinture NFX 43-050 + -
032 MLE-CONS-LAB-243
P033-1 Extérieur - Fagades Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
- Sud - Appuis de grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 fenétre - Béton - NFX 43-050 + -
033 Enduit lissé & base MLE-CONS-LAB-243
ciment
P034 -1 2éme - Combles - Matériau fibreux jaune 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Sol - Plancher - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Isolant fibreux NFX 43-050 + -
034 (deployé sur le MLE-CONS-LAB-243
plancher bois)
P035-1 2éme - Combles - Matériau fibreux beige 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896  parpaings - Mortier NFX 43-050 + -
035 de jointement a base MLE-CONS-LAB-243
ciment
P036-1 1er SS - Piéce 13 - Joint dur gris + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Sud - Fenétre bois - beige inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
036 MLE-CONS-LAB-243
PO37-1 RODC - Piéce 17 - Matériau dur gris 12 MET - MSL Amiante non | Oui(Mor
Sol - Plancher - grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Béton NFX 43-050 + - NC)
037 MLE-CONS-LAB-243
P038-1 RDC - Piéce 17 - Matériau dur gris + peinture 12 MET - MSL Amiante non Non
Toutes zones - Murs grise inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-0 - Enduit taloché - NFX 43-050 + -
038 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P039-1 RDC - Piéce 17 - Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - MSL Amiante non Non
Plafond - Plafond - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Enduit taloché - NFX 43-050 + -
039 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P040- 1 RODC - Piéce 17 - Matériau dur beige 12 MET - MSL Amiante Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = Chassis métal. - NFX 43-050 + Chrysotile
040 Mastic Vitrier MLE-CONS-LAB-243
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P041-1 RDC/1er SS - Piece Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - MSL Amiante non Non
18 - Sol - Plancher grise inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Escalier - Béton NFX 43-050 + -
041 MLE-CONS-LAB-243
P042-1 RDC/1er SS - Piece Joint dur beige + peinture 1(2 MET - MSL Amiante non Non
18 - B - Fenétre bois blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
042 MLE-CONS-LAB-243
P043-1 1er SS - Piéce 19 - Matériau dur beige + 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Sol - Plancher - peinture beige inséparables grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Béton 3) NFX 43-050 + -
043 MLE-CONS-LAB-243
P044 -1 1er SS - Piéce 19 - Maténriau dur gris + peinture 12 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - Murs blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Enduit taloché NFX 43-050 + =
044 MLE-CONS-LAB-243
P045-1 1er SS - Piéce 19 - Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Plafond - Plafond - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 | hourdis briques - NFX 43-050 + -
045 Béton MLE-CONS-LAB-243
P046 - 1 1er SS - Piéce 19 - Tresse beige 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 = Conduit de fluide NFX 43-050 + -
072 métal. - Calorifuge MLE-CONS-LAB-243
type “bourre de
laine" + toile textile
P046-2 1er SS - Piéce 19 - Matériau fibreux beige 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 |  Conduit de fluide NFX 43-050 + -
073 métal. - Calorifuge MLE-CONS-LAB-243
type "bourre de
laine" + toile textile
P047 -1 1er SS - Piéce 19 - Joint dur gris + peinture 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Sud - Fenétre bois - beige inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
047 MLE-CONS-LAB-243
P048- 1 1er SS - Piéce 19 - Matériau fibreux jaune 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 | Chaudiére au sol - NFX 43-050 + -
048 Isolant fibreux (corps MLE-CONS-LAB-243
de chauffe)
P049 - 1 1er SS - Piéce 19 - Matériau fibreux beige 2 MOLP (vrac) - seh Amiante =
Toutes zones - MLE-CONS-LAB-238 + détectée
AM23-05896 | Chaudiere au sol - HSG 248 - Annexe 2 Chrysotile
049 Joint fibreux - Bruleur
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P0O50- 1 ROC - Piéce 16 - Colle dure blanche 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Sol - Plancher - Colle grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 de carrelage NFX 43-050 + -
050 MLE-CONS-LAB-243
PO51-1 RODC - Piéce 16 - Matériau dur gris 1(2 MET - EDI Amiante non Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 | Plinthes carrelage - NFX 43-050 + -
051 Colle de plinthes MLE-CONS-LAB-243
P052-1 RDC - Piéce 16 - Mastic bleu 12 MET - EDI Amiante non Oui
Sol - Plancher - Plot grilles) Préparation chloroforme détectée (Morphol
AM23-05896 @ de colle bleu (sur le NFX 43-050 + - ogie NC)
052 carrelage) MLE-CONS-LAB-242
P053-1 RDC - Piéce 16 - Platre + peinture verte + 12 MET - EDI Amiante non | Oui(Mor
Toutes zones - Murs peinture beige inséparables grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 - Enduit lissé - 3) NFX 43-050 + - NC)
053 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P054 -1 ROC - Piéce 16 - Colle dure blanche 1(2 MET - EDI Amiante Non
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Colle de faience NFX 43-050 + Chrysotile
054 MLE-CONS-LAB-243
P055 -1 RDC - Piéce 16 - Plétre + peinture beige 1(2 MET - EDI Amiante non | Oui(Mor
Plafond - Plafond - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
055 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P056 - 1 RODC - Piéce 15 - Joint dur beige + peinture 12 MET - EDI Amiante non Non
Nord - Fenétre bois - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
056 MLE-CONS-LAB-243
PO57 - 1 RDC - Piéce 20 - Platre + peinture blanche 12 MET - EDI Amiante non  Oui(EDX
Toutes zones - Murs inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée /Morpho
AM23-05896 - Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
057 Peinture MLE-CONS-LAB-243
Maténiau dur gris + Matériau dur gris + peinture 12 MET - EDI Amiante non Non
peintuire blanch blanche insép 3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 inséparables (3) NFX 43-050 + -
058 MLE-CONS-LAB-243
P059 -1 RODC - Piéce 21 - Matériau dur gris + peinture 1(2 MET - MSL Amiante non Non
Plafond - Plafond - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + =
059 Peinture MLE-CONS-LAB-243
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P060 - 1 ROC - Piéce 21 - Joint dur beige + peinture 1(2 MET - MSL Amiante Non
Sud - Fenétre bois - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + Chrysotile
080 MLE-CONS-LAB-243
PO61 -1 RDC - Piéce 21 - Sol Moquette beige + colle 1(2 MET - JBA Amiante non Non
- Plancher - Colle + jaune inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 moquette NFX 43-050 + -
061 MLE-CONS-LAB-243
P062 -1 RDC - Piéce 25 - Colle dure blanche + 1(2 MET - MSL Amiante Oui(Mor
Toutes zones - (carrelage noir) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 @ Plinthes carrelage - NFX 43-050 + Chrysotile NC)
062 Colle de plinthes MLE-CONS-LAB-243
P063 -1 RDC - Piéce 25 - Platre + peinture blanche 12 MET - MSL Amiante non Non
Toutes zones - Murs inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Enduit lissé - NFX 43-050 + -
063 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P064 - 1 ROC - Piéce 25 - Platre + peinture blanche 1(2 MET - MSL Amiante non | Oui(Mor
Plafond - Plafond - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + - NC)
064 Peinture MLE-CONS-LAB-243
P065 - 1 RDC - Piéce 25 - Colle dure grise 1(2 MET - MSL Amiante Non
Toutes zones - Murs grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 - Colle de faience NFX 43-050 + Chrysotile
0865 MLE-CONS-LAB-243
P66 - 1 ROC - Piéce 21 - Colle dure blanche 1(2 MET - JBA Amiante Non
Toutes zones - grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 @ Plinthes carrelage - NFX 43-050 + Chrysotile
066 Colle de plinthes MLE-CONS-LAB-243
PO67 - 1 RODC - Piéce 27 - Joint dur beige + peinture 1(2 MET - JBA Amiante non Non
Nord - Fenétre bois - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
087 MLE-CONS-LAB-243
P68 - 1 Extérieur - Facades Joint dur beige + peinture 1(2 MET - NBU Amiante non Non
- O - Auvent vitré - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
068 MLE-CONS-LAB-243
P069 - 1 RDC - Piéce 20-C - Joint dur beige + peinture 1(2 MET - NBU Amiante non Non
Porte fenétre bois - blanche inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Mastic Vitrier NFX 43-050 + -
069 MLE-CONS-LAB-243

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I8E) - Latcratre de Toukouse 21 2 Theaed, T ron s Geandiean 31100 Toukoume -1 o33 (315 81 44 23 23 - sww spagros &
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Accréditation
N° 16454
| Portée disponible
| sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Référence client Description visuelle Nb prépa + Nb Méthode Analyste Résultats Autres
(To%) grilles (To*) (To®) Fibres
PO70-1 ROC - Piéce 20 - Platre + peinture blanche 1(2 MET - NBU Amiante non Non
Plafond - Plafond - inséparables (3) grilles) Préparation simple détectée
AM23-05896 Enduit lissé - NFX 43-050 + -
070 Peinture MLE-CONS-LAB-243
PO71-1 Extérieur - Fagades Matériau fibreux beige 2 MOLP (vrac) - seh Amiante -
- Nord-Est - MLE-CONS-LAB-238 + détectée
AM23-05896 | Equipement stocké HSG 248 - Annexe 2 Chrysotile
07 au sol a I'extérieur -
Radiateur Gaz
SAUTER Primilus -
Plaques isolante
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PACCTE
Certification
Certificat
Attribué a
. .
Monsieur Maxime MASSARD
Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-di P aux des
arrétés relatifs aux critéres de de étences ci-di us pris en I 1 des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que définis & l'article L271-4 du code précité
DOMAINES TECHNIQUES
Ly Date de
Références des arrétés Certification V:::::;: ::t
o T .4 IS e— originale
Armété du 25 juilet 2016 les critéres de des des o
Amiante sans o' de 'état de des 12022
mention matériaux et produits contenan( de l'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les g R0,
batis et les critéres d des de
Arrété du 25 juillet 2016 les critéres de des des
Amiante avec , de I'état de des 12022
mention matériaux et produits con(enanl ‘de Famiante, et d’examen visuel aprés travaux dans les e o
bétis et les critéres d' des de at
Arrété du 8 juiliet 2008 modifié les critéres de des des
Electricite personnes phvsmes réalisant 'état de linstallation inténeure d'électricité et les critéres 11/04/2018 10/04/2023
d' de
Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
Gaz Delsomes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres 12/07/2018 11/07/2023
des ory: de
77 Amété du 30 octobre 2006 modifié définissant les criteres de smpetences des
Termites personnes physiques réalisant I'état relam 4 la présence de termites dans le batiment et les 11/04/2018 10/04/2023
critéres d' des
Date : 12/07/2022 Numéro de certificat: 8041168 ‘ofr-‘
Laurent Croguennec, Directeur Général
* Sous réserve du respect des di itions cor et des ré positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Desi ires concernant le périmétre de ce certficat ainsi que 'applicabilité des oro~ri--ssand
exigences du référentiel peuvent étre en l'org: Uste des sites et
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www. frie diag '-'-_ duponibies
Adresse de |'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
@
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COURTIER
PROTEXI ASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX
0825167177
05569228 82
N?ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)
Site ORIAS www.orias.fr

| Votre contrat I

Responsabilit¢ Civile Prestataire
Diagnostiqueur immobilier et expert

Souscrit le 26/11/2021

| Vos références l

Contrat 10908928404

Soc par actions PACCTE
M. MARTIN Laurent

72, allée de GRANADOS
13009 MARSEILLE

Bordeaux, le 24 Novembre 2022

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

Soc par actions PACCTE

Est titulaire du contrat d’assurance n° 10908928404 ayant pris effet le 26/11/2021 .
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de I'exercice

des activités suivantes :

ACTIVITES A

ACTIVITES B dont ACTIVITES A

ACTIVITES C dont ACTIVITESA & B

Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb
(CREP)

Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au
Plomb dans les Peintures (DRIPP)

L'état mentionnant la présence ou I'absence
de matériaux contenant de I'amiante,

Le dossier Technique Amiante (DTA)

Le contrdle périodique de I'état de
conservation des Matériaux et Produits
Contenant de I'Amiante (MPCA),

Le Dossier Amiante Partic Privative (DAPP)
L'¢état relatif a la présence de termites
L'é¢tat parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus)
Information sur la présence de Mérule (Loi
Alur)

Le diagnostic Légionelle
L'état de I'installation intéricure de gaz, dont
ERP

L'état de I'installation intérieure d’électricité,

dont ERP

Le formateur,
I'examinateur, le
certificateur diagnostic,
L'expert d'assuré, prés des
tribunaux , I'exper
Jjudiciaire

La détection de fuite d'cau
non destructive,

Le diagnostic sécurité Le diagnostic géothermic G,
piscine, Le diagnostic Monoxyde de
Le diagnostic amiante Carbonne,

avant travaux/démolition,
Le diagnostic de repérage
de I'amiante sur les
navires,

Le controdle visuel aprés
travaux de retrait MPCA,
Le contrdle de la qualité de
I"air, de la concentration
en fibre d'ami dans

La recherche de plomb avant
travaux ou démolition,

Le diagnostic plomb dans I'cau,
métaux lourds,

Le contréle visuel aprés travaux
plomb,

Le diagnostic acoustique

Le diagnostic Radon,

Le diagnostic des déchets issus de
la démolition des batiments,

Le diagnostic de la pollution des
sols,

Diagnostic de la qualité de I'air
intérieur dans les locaux (HORS
ERP ¢t INDUSTRIE),

Fourniture et/ou pose de

détec de fumée (DAAF),

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES
SAS au capital de 10 000€ - SIRET : 90525766300021 - Code APE : 7022Z - N° TVA: FR 78 905257663
Téléphone : 04 13 33 37 44 - E-mail : contact@paccte.com
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o)

PACCTE

Vos références
Contrat 10908928404

A A

La vérification initiale, et périodique
gaz/électricité

Diagnostic assainissement collectif et non
collectif

Le diagnostic humidité,

La vérification de la conformité du logement
aux normes de décence, et de salubrité

Le diagnostic accessibilit¢ handicapé,

Le diagnostic de la performance numérique,
Le diagnostic Eco Prét, Prét a Taux Zéro, Prét
Conventionné : normes d’habitabilité

Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi
Carrez,

Le mesurage de la surface habitable, et
d’habitabilit¢,

La coordination SPS,

I'Etat des Servitudes, Risques et
d’Information sur les Sols (ESRIS)

L'¢état des risques et pollution ERP

Le Diagnostic de Performance Energétique
(DPE)

Réalisations de bilans thermiques par
infiltrométrie et/ou thermographic
infrarouge

La mesure de la perméabilité des réseaux
aérauliques,

La délivrance de I'attestation de la
réglementation thermique RT 2012/2020
Qualification 8711 : Mise en place d'un
systéme de mesure, et réalisation des
mesures de perméabilité a I'air des
cnveloppes de batiment,

Qualification 8722 : Mise en place d'un
systéme de mesure, et réalisation des
mesures de perméabilité a I'air des réseaux
aérauliques,

L'étude thermiques RT 2005/2012/2020, et
batiments existants,

L'audit énergétique de maison individuelle
(Formation FEEBAT)

L’état des licux locatifs, dont celui relatif a la
conformité aux normes d’habitabilité, et dans
le cadre de I'établissement d'un prét,
L'assistance a la réception de logement

I"air ; mesure
d’empoussiérement,

Le conseil en économie et
maitrise de I'énergic a
L'EXCLUSION DE TOUTES
PRECONISATIONS DE
TRAVAUX

Le diagnostic ascenseur,
Le diagnostic contréle de
sécurité des Aires de jeux
Le certificat de conformité
des travaux de
ré¢habilitation dans le
cadre de l'investissement
locatif dans I"ancien

Le diagnostique
pathologique des
batiments, aprés examen
technique

L'expertise et I'estimation
de valeur vénale et locatif,
expertise amiable

Le diagnotic Machefer
avant travaux et
démolition

L'assistance, le conseil, le
controle, la certification de
la mse en place de la
mod¢lisation numérique
du batiement (BIM)

Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-
Silice,

Controle des installations
¢électriques par thermographie
infrarouge selon spécification
APSAD D19,

Controéle des installation et
équipement incendie

Contréle initial et périodique des
instalations d’¢lectricité, de gaz,
de engins de levage et de chantier
Le Diagnostic Technique Global
(DTG),

Le Document d’Evaluation Unique
des Risques d'Entreprise (DUER)
pour le compte des syndics et
gestionnaires d'immeuble

La réalisation de I'état descriptif
de division, milliéme-tantiéme
L'audit énergétique copropriété
La réalisation de plans métrés et
croquis,

Accréditation et Classements des
Meublés de tourisme

Controle des travaux d'isolation
des combles,

L'¢tat Risques et Environnement
pour les aléas naturels, miniers,
ou technologiques, sismicité,
potentiel radon et pollution,

Les Diagnostics de conformité de
matéricls de radio protection PCR
Missions d’Expert en Rénovation
Energétique ERE

Le Diagnostic pour les missions de
dépot de Permis de Travaux

Les fans tests, test par
infiltrométrie des installations
soumises a I'extinction
automatique a gaz [EAG, norme
1SO 14520

07 TdHO Z BIIIA-89UBA0Id 8INEH 8p 21I01eAIaSqO-SHND~ 980-620Z3A0D : dIleye 90UdIa5Y

La garantie s'exerce a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-apres.

La présente attestation est valable du 01/12/2022 au 30/11/2023 et ne peut engager 'assureur au-dela des limites et
conditions du contrat auquel elle se référe.
Guillaume BORIE, Directeur Général Délégué
22-
—
@
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Vos références
Contrat 10908928404

Nature des garantics

Nature des garanties OPTION 1

Limites de garanties en €

Tous dommages corporels, matéricl et immatériels consécutifs 9 000 000 € par année d'assurance

confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"

ci-aprés)

Dont; 9 000 000 € par année d'assurance

Dommages corporels

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 1200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties

Limites de garanties en €

11

Atteinte

(tous dommages confondus) Article 3.1 des CG

a l'envi 750 000 € parannée d'assurance

Responsabilité civile professionnelle 500 000 € parannée d'assurance

(tous dommages confondus)

dont 300 000 € par sinistre

D icls non écutifs autre que ccux visés par 150 000 € parannée d'assurance

&

I'obligation d'assurance (article 3.2 des CG)

D aux biens fié

(sclon extension aux conditions particuliéres)

150 000 € par sinistre

R itution de d / médi fié

(sclon extension aux conditions particuliéres)

30 000 € parsinistre

CG: conditions générales du contrat
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