
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Lieu 
d’intervention : 

Immeuble d'habitation  
Observatoire de Haute Provence  

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE  

Propriétaire  CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE  

Numéro 
d’affaire : 

CDE2023-086 _CNRS-Observatoire 
de Haute Provence-Villa 2 OHP140  

Date 
d’intervention :  

19/07/2023  

Date d’édition :  06/09/2023  

Intervenant  

Maxime MASSARD 

 
 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son 
intégralité 



 

Amiante  Page 2 sur 95 

 

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES  
SAS au capital de 10 000€  -  SIRET :  90525766300021  -  Code APE :  7022Z  -  N° TVA :  FR 78 905257663  
Téléphone :  04 13 33 37 44  - E-mail :  contact@paccte.com   

 
 

R
é
fé

re
n
c
e
 a

ffa
ire

 : C
D

E
2
0
2
3
-0

8
6
 _

C
N

R
S

-O
b
s
e
rv

a
to

ire
 d

e
 H

a
u
te

 P
ro

v
e
n
c
e

-V
illa

 2
 O

H
P

1
4
0
 _

Im
m

e
u
b
le

 d
'h

a
b
ita

tio
n

  

 

   
 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant 
réalisation de travaux dans un immeuble bâti  

 

Arrêté du 16/07/2019 
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019  

Norme NF X 46-020 d’août 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numéro d’affaire : CDE2023-086 - CNRS-Observatoire de Haute Provence-Villa 2 OHP140  

Bâtiment ou installation : Immeuble d'habitation  

Adresse de l’immeuble : Observatoire de Haute Provence 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE  

Propriétaire : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE  

Donneur d’ordre : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE  

Date(s) d’exécution du repérage : 19/07/2023  Date d’émission du rapport : 06/09/2023  

Accompagnateur : Aucun  Contact sur place : M. FINELLI Jean-Claude 
 
   
 

 

   

 

Conclusion du rapport 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante.  

Dans le cadre de cette mission, l’intervenant PACCTE a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu 
accéder dans des conditions normales de sécurité. 
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Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux: 

 

Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode 
(Sondage) 
Référence 

(ZPSO) 
Référence 

(AVT2019) 
Quantification 

RDC Pièce 4 
Conduit de fluide 

vertical 
Conduit en fibres-

ciment 

Résultat 
d’analyse 

(P003) 
S003 Z001 

Env. 

3 ml. 

RDC Pièce 16 Murs Colle de faïence 
Résultat 

d’analyse 
(P054) 

S054  
Env. 

2 m² 

RDC Pièce 17 Châssis métal. Mastic Vitrier 
Résultat 

d’analyse 
(P040) 

S040  
Env. 

5 m² 

1er 
SS 

Pièce 19 Chaudière au sol  
Joint fibreux - 

Bruleur 

Résultat 
d’analyse 

(P049) 
S049  

Env. 

0,25 m² 

RDC Pièce 21 

Plinthes carrelage Colle de plinthes 
Résultat 

d’analyse 
(P066) 

S066  
Env. 

3 ml. 

Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat 

d’analyse 
(P060) 

S060  
Env. 

0,50 m² 

RDC Pièce 25 

Plinthes carrelage Colle de plinthes 
Résultat 

d’analyse 
(P062) 

S062  
Env. 

0,80 m² 

Murs Colle de faïence 
Résultat 

d’analyse 
(P065) 

S065  
Env. 

11 m² 

1er 
SS 

Vide-
sanitaires 

Conduit de fluide  
Conduit en fibres-

ciment 

Résultat 
d’analyse 

(P003ZPSO-) 
S077 Z001 

Env. 

3 ml. 

Extér
ieur 

Façades 
Equipement stocké au 

sol à l'extérieur 

Radiateur Gaz 
SAUTER Primilus - 
Plaques isolante 
fibreuse blanche 

Résultat 
d’analyse 

(P071) 
S071  1 Appareil 

2èm
e 

Combles Conduit de fluide  
Conduit en fibres-

ciment 

Résultat 
d’analyse 

(P003ZPSO-) 
S072 Z001 

Env. 

6 ml. 

 
 

Exclusions 
Aucune 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 1/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Plan de localisation - 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 2/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : RDC Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 3/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 4/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : COMBLES Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 5/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : RDC Absence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 6/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL Absence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE N° planche : 7/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : COMBLES Absence d'Amiante 
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1   Description de la mission 
 

1.1   Objet de la mission  

Le repérage de l’amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, 
identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les 
travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. 

Références de l’ordre de mission : CDE2023-086 _CNRS-Observatoire de Haute Provence-Villa 2 OHP140  

 

1.2   Identification complète des différents intervenants et parties prenantes : 

Propriétaire de l’immeuble : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE  

Demeurant : 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE  

Représenté par : Monsieur FINELLI Jean-Claude  

Commanditaire du repérage : CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE  

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur MASSARD Maxime  

Nom et adresse de l’entreprise : PACCTE   2 Allée Thomas Edison  13500  MARTIGUES  

N° de Siret : 90525766300021  

RCP-compagnie-n° de police : AXA Assurances -10908928404  
Laboratoire d’analyse et n° 
d’accréditation 

SGS France Division EHS - 7 Av. Jean Grandjean 31100 TOULOUSE - N° 1-6454  

  

1.3   Identification complète du bâtiment concerné : 

Dénomination :  

Adresse complète : Observatoire de Haute Provence  04870  SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE  

Référence Cadastrale : Non communiquée  

  

1.4   Identification du bien concerné : 

Date du permis de construire : Non communiquée  

Date de construction : Non communiquée  

Type et Fonction principale du bien  : Immeuble d'habitation     Tertiaire  

Autre renseignement permettant 
d’identifier avec certitude le bien 
concerné : 

Aucun   

 

2   Programme de Travaux 
 

 
Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 

Intitulé : 

Le donneur d’ordre prévoit des travaux de rénovation sur les sols murs et plafonds des appartements, remplaçement 
des fenêtres bois (appt. Est), les volets bois des fenêtres et les chaudières en sous-sol seront supprimés. Passages de 
gaines dans les combles et vide-sanitaires. La Toiture n'est pas concernée par les travaux.  

 

3   Cadre de la mission de repérage 
  

3.1   Périmètre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention). 
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Parties d’immeuble visitées   Etage Travaux 

Pièce 1 

 

RDC Concernée 

Pièce 2 

 

RDC Concernée 

Pièce 3 

 

RDC Concernée 

Pièce 4 

 

RDC Concernée 

Pièce 5 

 

RDC Concernée 

Pièce 6 RDC Concernée 
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Pièce 7 

 

RDC Concernée 

Pièce 8 

 

RDC Concernée 

Pièce 9 

 

RDC Concernée 

Pièce 10 

 

RDC Concernée 

Pièce 11 RDC Concernée 
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Pièce 12 

 

RDC/1er SS Concernée 

Pièce 13 

 

1er SS Concernée 

Pièce 14 

 

RDC Concernée 

Pièce 15 

 

RDC Concernée 

Pièce 16 RDC Concernée 
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Pièce 17 

 

RDC Concernée 

Pièce 18 

 

RDC/1er SS Concernée 

Pièce 19 

 

1er SS Concernée 

Pièce 20 

 

RDC Concernée 

Pièce 21 RDC Concernée 
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Pièce 22 

 

RDC Concernée 

Pièce 23 

 

RDC Concernée 

Pièce 24 

 

RDC Concernée 

Pièce 25 

 

RDC Concernée 

Pièce 26 RDC Concernée 
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Pièce 27 

 

RDC Concernée 

Vide-sanitaires 

 

1er SS Concernée 

Terrasse 

 

Extérieur Concernée 

Façades 

 

Extérieur Concernée 

Combles 

 

2ème Concernée 
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3.2   Programme de repérage 
 

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2019 : 
 

 

3.3   Rapports précédemment réalisés 
 

Aucun document transmis 
 

4   Conditions de réalisation du repérage 
 

Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et 
prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. 
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par 
l’opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc.), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux projetés. 
 

4.1   Dates et Nature des visites sur site  
 

Le 19/07/2023 Pré-visite et Repérage Amiante Avant Travaux 
 

4.2   Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la 
norme NF X 46-020 

Néant 
 

4.3   Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies 

Néant 
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4.4   Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages 
 

Z001 : Conduit de fluide vertical Conduit en fibres-ciment (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Pièce 4 Conduit de fluide vertical Conduit en fibres-ciment S003 Oui 

Vide-sanitaires Conduit de fluide  Conduit en fibres-ciment S077 Oui 

Combles Conduit de fluide  Conduit en fibres-ciment S072 Oui 

 
 

Z002 : Conduit de fluide métal. Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Pièce 19 Conduit de fluide métal. 
Calorifuge type "bourre de 

laine" + toile textile 
S046 Non 

Vide-sanitaires Conduit de fluide métal. 
Calorifuge type "bourre de 

laine" + toile textile 
S073 Non 

Combles Conduit de fluide métal. 
Calorifuge type "bourre de 

laine" + toile textile 
S074 Non 

 
 

Z003 : Plafond - hourdis briques Béton (continue : NON) 
 

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié 
Référence 
(Sondage) 

présence 
d'amiante 
(oui/non) 

Pièce 13 Plafond - hourdis briques Béton S025 Non 

Pièce 19 Plafond - hourdis briques Béton S045 Non 

Vide-sanitaires Plafond - hourdis briques Béton S076 Non 

 
 

 
 

5   Résultats du repérage 
 

5.1   Résultats de l’Analyse Documentaire : 

 

Titre 

Programme de travaux 

 
Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, n’auraient pas fait l’objet d’investigations car non 
identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra 
effectuer des investigations complémentaires. 
 

5.2   Matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante 
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Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode 
(ZPSO) 

Référence 
(Sondage) 
Référence 

RDC Pièce 1 

Plancher Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P001) 
 S001 

Plinthes carrelage Colle de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P002) 
 S002 

RDC Pièce 5 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P004) 
 S004 

Murs Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P006) 
 S006 

Plan de travail - 
Lavabo 

Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P007) 
 S007 

Jambages lavabo Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P020) 
 S020 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P005) 
 S005 

RDC Pièce 8 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P008) 
 S008 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P009) 
 S009 

RDC Pièce 10 

Murs Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P010) 
 S010 

Plan de travail - 
Placard 

Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P011) 
 S011 

Murs jambage évier Colle de faïence 
Résultat d’analyse 

(P016) 
 S016 

Plan de travail - Evier Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P017) 
 S017 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P018) 
 S018 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P019) 
 S019 

RDC Pièce 11 

Plancher Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P012) 
 S012 

Pinthes carrelages Colle de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P013) 
 S013 

Murs Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P014) 
 S014 

Plafond Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P015) 
 S015 

RDC/1
er SS 

Pièce 12 

Plancher Escalier Béton 
Résultat d’analyse 

(P021) 
 S021 

Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P022) 
 S022 

1er SS Pièce 13 Plancher Béton Résultat d’analyse  S023 
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Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode 
(ZPSO) 

Référence 
(Sondage) 
Référence 

(P023) 

Murs Enduit taloché 
Résultat d’analyse 

(P024) 
 S024 

Chaudière au sol  
Isolant fibreux (corps de 

chauffe) 
Résultat d’analyse 

(P027) 
 S027 

Conduit de fluide 
métal.  

Métal - Peinture bleu 
Résultat d’analyse 

(P028) 
 S028 

Chaudière au sol  Joint fibreux - Bruleur 
Résultat d’analyse 

(P029) 
 S029 

Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P036) 
 S036 

Plafond - hourdis 
briques 

Béton 
Résultat d’analyse 

(P025) 
Z003 S025 

Conduit de fluide 
métal.  

Métal - Peinture rouge 
Résultat d’analyse 

(P026) 
 S026 

RDC Pièce 15 Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P056) 
 S056 

RDC Pièce 16 

Plancher Colle de carrelage 
Résultat d’analyse 

(P050) 
 S050 

Plinthes carrelage Colle de plinthes 
Résultat d’analyse 

(P051) 
 S051 

Plancher 
Plot de colle bleu (sur le 

carrelage) 
Résultat d’analyse 

(P052) 
 S052 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P053) 
 S053 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P055) 
 S055 

RDC Pièce 17 

Plancher Béton 
Résultat d’analyse 

(P037) 
 S037 

Murs Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P038) 
 S038 

Plafond Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P039) 
 S039 

RDC/1
er SS 

Pièce 18 

Plancher Escalier Béton 
Résultat d’analyse 

(P041) 
 S041 

Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P042) 
 S042 

1er SS Pièce 19 

Plancher Béton 
Résultat d’analyse 

(P043) 
 S043 

Murs Enduit taloché 
Résultat d’analyse 

(P044) 
 S044 

Plafond - hourdis 
briques 

Béton 
Résultat d’analyse 

(P045) 
Z003 S045 

Fenêtre bois Mastic Vitrier Résultat d’analyse  S047 
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Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode 
(ZPSO) 

Référence 
(Sondage) 
Référence 

(P047) 

Chaudière au sol  
Isolant fibreux (corps de 

chauffe) 
Résultat d’analyse 

(P048) 
 S048 

Conduit de fluide 
métal. 

Calorifuge type "bourre de 
laine" + toile textile 

Résultat d’analyse 
(P046) 

Z002 S046 

RDC Pièce 20 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P057) 
 S057 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P070) 
 S070 

Porte fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P069) 
 S069 

RDC Pièce 21 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P059) 
 S059 

Plancher Colle + moquette  
Résultat d’analyse 

(P061) 
 S061 

Murs Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P058) 
 S058 

RDC Pièce 25 

Murs Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P063) 
 S063 

Plafond Enduit lissé - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P064) 
 S064 

RDC Pièce 27 Fenêtre bois Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P067) 
 S067 

1er SS 
Vide-

sanitaires 

Conduit de fluide 
métal. 

Calorifuge type "bourre de 
laine" + toile textile 

Résultat d’analyse 
(P046ZPSO-) 

Z002 S073 

Conduit de fluide  Terre cuite émaillée 
Matériau ou produit qui 
par nature ne contient 

pas d’amiante 
 S075 

Plafond - hourdis 
briques 

Béton 
Résultat d’analyse 

(P025ZPSO-) 
Z003 S076 

Extéri
eur 

Façades 

Murs Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P030) 
 S030 

Murs Enduit taloché - Peinture 
Résultat d’analyse 

(P032) 
 S032 

Appuis de fenêtre 
Béton - Enduit lissé à base 

ciment 
Résultat d’analyse 

(P033) 
 S033 

Appuis de fenêtre 
Béton - Enduit lissé à base 

ciment 
Résultat d’analyse 

(P031) 
 S031 

Auvent vitré Mastic Vitrier 
Résultat d’analyse 

(P068) 
 S068 

2ème Combles 

Plancher 
Isolant fibreux (deployé 

sur le plancher bois) 
Résultat d’analyse 

(P034) 
 S034 

Murs parpaings 
Mortier de jointement à 

base ciment 
Résultat d’analyse 

(P035) 
 S035 
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Etage Local Elément Matériau / Produit Méthode 
(ZPSO) 

Référence 
(Sondage) 
Référence 

Conduit de fluide 
métal. 

Calorifuge type "bourre de 
laine" + toile textile 

Résultat d’analyse 
(P046ZPSO-) 

Z002 S074 

 
 

5.3   Commentaire sur la mission 
 

Le vide-sanitaires a été visité partiellement : parties dont la hauteur ne permettent pas l'accès. Les combles ont été contrôlés 
partiellement : absence de moyens de circulation aménagé. Pièce 11 et 17 : combles non accessible – Absence de trappe 
d’accès. 
La Toiture n'est pas concernée par les travaux : Hors périmètre.  

5.4   Obligations du propriétaire de l’immeuble bâti 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met à jour le 
contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant 
les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi 
complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. 
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un immeuble non 
utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l’article R. 1334-29-5 
du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de 
repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article 
R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire 
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. 
Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux 
dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux 
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code 
du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 
 
 

5.5   Préconisations 

L’adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du présent 
document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non 
précisées par le donneur d’ordre, doit faire l’objet d’une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires 
appropriées dans les meilleurs délais. 
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de 
l’amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. 
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d’oeuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l’amiante et à une 
entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément 
aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l’INRS et de l’OPPBTP, et des directives de l’inspection du 
travail. 
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation 
  

ELEMENT :     Conduit de fluide   
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Vide-sanitaires 

Conduit de fluide  - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime  Conduit en fibres-ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante () 

 
 

 
 

 

ELEMENT :     Conduit de fluide métal.  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Vide-sanitaires 

Conduit de fluide métal. - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime  Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile 

Résultat amiante 

absence d’amiante 
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ELEMENT :     Conduit de fluide métal.  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
2ème - Combles 

Conduit de fluide métal. - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime  Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 
 

 
 

 

ELEMENT :     Conduit de fluide   
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
2ème - Combles 

Conduit de fluide  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime  Conduit en fibres-ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante () 
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ELEMENT :     Conduit de fluide   
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Vide-sanitaires 

Conduit de fluide  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime  Terre cuite émaillée 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 
 

 
 

 

PRELEVEMENT : P001  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 1 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P001  Matériau dur gris + peinture rose inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P002  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 1 

Plinthes carrelage - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P002  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P003  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 4 

Conduit de fluide vertical - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Conduit en fibres-ciment 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante détectées Chrysotile, Crocidolite) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Conduit en fibres-ciment  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P003  Fibro-ciment 0 
Fibres d'amiante détectées 

Chrysotile, Crocidolite 
 

 

PRELEVEMENT : P004  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 5 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P004  Plâtre + peinture beige + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P005  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 5 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P005  Plâtre + peinture bleue inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P006  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 5 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P006  Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P007  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 5 

Plan de travail - Lavabo - A 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P007  Colle dure beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P008  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 8 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P008  Plâtre + papier peint inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P009  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 8 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P009  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P010  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P010  Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P011  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Plan de travail - Placard - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P011  Colle dure blanche + bois inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P012 
Vue d’ensemble  

  

 

 

Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 RDC - Pièce 11 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P012  Colle dure grise 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P013  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 11 

Pinthes carrelages - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P013  Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P014  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 11 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P014  
Matériau dur gris + peinture beige + peinture bleue 

inséparables (3) 
0 Fibres d'amiante non détectées 

 

 

PRELEVEMENT : P015  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 11 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P015  
Matériau dur gris + peinture beige + peinture bleue 

inséparables (3) 
0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P016  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Murs jambage évier - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P016  Plâtre + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P017  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Plan de travail - Evier - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P017  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P018  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P018  Plâtre + peinture verte + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P019  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 10 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P019  Plâtre + peinture jaune + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P020  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 5 

Jambages lavabo - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P020  Plâtre + peinture bleue inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P021  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC/1er SS - Pièce 12 

Plancher Escalier - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P021  Matériau dur gris + peinture rouge inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P022  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC/1er SS - Pièce 12 

Fenêtre bois - D 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P022  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P023  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P023  Matériau dur gris + peinture rouge inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P024  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P024  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P025  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Plafond - hourdis briques - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P025  Matériau dur beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P026  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Conduit de fluide métal.  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Métal - Peinture rouge 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Métal / Peinture rouge  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P026  Peinture rouge 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P027  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Chaudière au sol  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Isolant fibreux (corps de chauffe) 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Isolant fibreux (corps de chauffe)  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P027  Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P028  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Conduit de fluide métal.  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Métal - Peinture bleu 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Métal / Peinture bleu  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P028  Peinture bleue 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P029  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Chaudière au sol  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Joint fibreux - Bruleur 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint fibreux - Bruleur  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P029  Matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P030  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Murs - Nord 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P030  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P031  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Appuis de fenêtre - Nord 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton - Enduit lissé à base ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton / Enduit lissé à base ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P031  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P032  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Murs - Sud 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P032  Matériau dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P033  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Appuis de fenêtre - Sud 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton - Enduit lissé à base ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton / Enduit lissé à base ciment  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P033  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P034  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
2ème - Combles 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Isolant fibreux (deployé sur le plancher bois) 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Isolant fibreux (deployé sur le plancher bois)  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P034  Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P035  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
2ème - Combles 

Murs parpaings - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mortier de jointement à base ciment 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mortier de jointement à base ciment  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P035  Matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P036  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 13 

Fenêtre bois - Sud 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P036  Joint dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P037  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 17 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P037  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P038  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 17 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P038  Matériau dur gris + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P039  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 17 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P039  Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P040  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 17 

Châssis métal. - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P040  Matériau dur beige 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P041  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC/1er SS - Pièce 18 

Plancher Escalier - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P041  Matériau dur gris + peinture grise inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P042  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC/1er SS - Pièce 18 

Fenêtre bois - B 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P042  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P043  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P043  Matériau dur beige + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P044  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P044  Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P045  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Plafond - hourdis briques - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Béton 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Béton  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P045  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P046  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Conduit de fluide métal. - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Calorifuge type "bourre de laine" + toile textile  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P046_1  Tresse beige 0 Fibres d'amiante non détectées 

P046_2  Matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P047  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Fenêtre bois - Sud 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P047  Joint dur gris + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 



 

Amiante  Page 60 sur 95 

 

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES  
SAS au capital de 10 000€  -  SIRET :  90525766300021  -  Code APE :  7022Z  -  N° TVA :  FR 78 905257663  
Téléphone :  04 13 33 37 44  - E-mail :  contact@paccte.com   

 
 

R
é
fé

re
n
c
e
 a

ffa
ire

 : C
D

E
2
0
2
3
-0

8
6
 _

C
N

R
S

-O
b
s
e
rv

a
to

ire
 d

e
 H

a
u
te

 P
ro

v
e
n
c
e

-V
illa

 2
 O

H
P

1
4
0
 _

Im
m

e
u
b
le

 d
'h

a
b
ita

tio
n

  

 

PRELEVEMENT : P048  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Chaudière au sol  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Isolant fibreux (corps de chauffe) 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Isolant fibreux (corps de chauffe)  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P048  Matériau fibreux jaune 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P049  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
1er SS - Pièce 19 

Chaudière au sol  - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Joint fibreux - Bruleur 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Joint fibreux - Bruleur  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P049  Matériau fibreux beige 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P050  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de carrelage 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de carrelage  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P050  Colle dure blanche 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P051  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Plinthes carrelage - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P051  Matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P052  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Plot de colle bleu (sur le carrelage) 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Plot de colle bleu (sur le carrelage)  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P052  Mastic bleu 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P053  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P053  Plâtre + peinture verte + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P054  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P054  Colle dure blanche 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P055  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 16 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P055  Plâtre + peinture beige inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P056  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 15 

Fenêtre bois - Nord 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P056  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P057  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 20 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P057  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P058  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 21 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit taloché - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit taloché / Peinture  0 cm 
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PRELEVEMENT : P059  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 21 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P059  Matériau dur gris + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P060  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 21 

Fenêtre bois - Sud 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P060  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P061  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 21 

Plancher - Sol 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle + moquette  

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle + moquette   0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P061  Moquette beige + colle jaune inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 



 

Amiante  Page 69 sur 95 

 

Société PACCTE - 2, Allée Thomas Edison - Zone Ecopolis Sud 13500 MARTIGUES  
SAS au capital de 10 000€  -  SIRET :  90525766300021  -  Code APE :  7022Z  -  N° TVA :  FR 78 905257663  
Téléphone :  04 13 33 37 44  - E-mail :  contact@paccte.com   

 
 

R
é
fé

re
n
c
e
 a

ffa
ire

 : C
D

E
2
0
2
3
-0

8
6
 _

C
N

R
S

-O
b
s
e
rv

a
to

ire
 d

e
 H

a
u
te

 P
ro

v
e
n
c
e

-V
illa

 2
 O

H
P

1
4
0
 _

Im
m

e
u
b
le

 d
'h

a
b
ita

tio
n

  

 

PRELEVEMENT : P062  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 25 

Plinthes carrelage - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P062  Colle dure blanche + (carrelage noir) 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P063  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 25 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P063  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P064  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 25 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P064  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P065  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 25 

Murs - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de faïence 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de faïence  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P065  Colle dure grise 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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PRELEVEMENT : P066  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 21 

Plinthes carrelage - Toutes zones 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Colle de plinthes 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Colle de plinthes  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P066  Colle dure blanche 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
 

 

PRELEVEMENT : P067  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 27 

Fenêtre bois - Nord 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P067  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P068  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Auvent vitré - O 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P068  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P069  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 20 

Porte fenêtre bois - C 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Mastic Vitrier 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Mastic Vitrier  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P069  Joint dur beige + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
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PRELEVEMENT : P070  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
RDC - Pièce 20 

Plafond - Plafond 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 Enduit lissé - Peinture 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Enduit lissé / Peinture  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P070  Plâtre + peinture blanche inséparables (3) 0 Fibres d'amiante non détectées 
 

 

PRELEVEMENT : P071  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CNRS MOY1200 PROVENCE CORSE CDE2023-086 
Extérieur - Façades 

Equipement stocké au sol à l'extérieur - Nord-Est 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

MASSARD Maxime 19/07/2023 
Radiateur Gaz SAUTER Primilus - Plaques isolante fibreuse 

blanche 

Résultat amiante 

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) 

 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet Support Taille 

Radiateur Gaz SAUTER Primilus - Plaques isolante fibreuse blanche  0 cm 
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  
 

Référence Couche 
PV analyse 
Amiante 

 
Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante 

P071  Matériau fibreux beige 0 
Fibres d'amiante de type 

chrysotile 
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis 
 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE N° planche : 1/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Plan de localisation - 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 2/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : RDC Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 3/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 4/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : COMBLES Présence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 5/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : RDC Absence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 6/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL Absence d'Amiante 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

N° dossier : CDE2023-086 
Adresse de l’immeuble : 

Observatoire de Haute Provence 

04870 SAINT-MICHEL-
L'OBSERVATOIRE 

N° planche : 7/7 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : COMBLES Absence d'Amiante 
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ANNEXE : Procès verbaux d’analyse 
 

Procès verbal d'analyse AM23-05896 
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ANNEXE : Attestation d’assurance 
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