LET 7

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L' AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DOSSIER DA-220233-001-DGO03

1. DESIGNATION DES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION

BATIMENT LWOFF
43 boulevard du 11 Novembre
69100 VILLEURBANNE

Périmétre de repérage : Batiment LWOFF : Etage 3 et 4

2. DONNEUR D'ORDRE / PROPRIETAIRE

Donneur d'Ordre : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Propriétaire : UNIVERSITE CLAUDE  BERNARD
LYON 1-Direction du Patrimoine - LYON 1
b&timent Atlas 37 avenue Pierre de Coubertin
Madame Perrine GROLLIER 69622 VILLEURBANNE Cedex

37 avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE Cedex
Accompagnateur : Accompagnateur non défini

3. OBJET DE LA MISSION

La présente mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant la réalisation
de travaux dans les locaux décrits au point 1. Il est réalisé conformément & l'article R1334-19 du Code de la Santé
Publique, de la liste C de I'annexe 13-9 du méme code et dans l'esprit de la Norme NFX 46-020 d'ao0t 2017.

4. RESULTAT SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits de la
liste C contenant de I'amiante.

5. DESIGNATION DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Personne certifiée : Jérome CHICHERY, Certificat N° : B2C 1093 attribué le 29/06/2022 par B2C
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA n°10128485304 - 01/01/2022 au 01/01/2023.

6. DESIGNATION DU LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

MyEasylLab - Parc Héliopolis - Batiment B3 - 1103 avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT-HERBLAIN

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité du Bureau d'Etudes LEI

Indice Date Modification(s) ‘
DGO1 20/07/2022 Premiére diffusion

DG02 25/07/2022 Deuxieme diffusion : Prise en compte des remarques du client

DGO3 27/07/2022 Troisieme diffusion : modlflcoflogg%ﬁi?éorzlseur de repérage des matériaux

Ce tableau des avenants indique I'état des mises & jour éventuelles de nos rapports d'intervention.
La derniére version mise a jour annule et remplace la version antérieure du rapport d'intervention.
Nous vous suggérons de détruire toutes les versions antérieures portant le méme numéro de dossier.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C

Ce document reste la propriété du Bureau d'Etudes LEI jusqu'a son paiement intégral.
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7. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits de la liste C

contenant de I'amiante.

8. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Description du Matériaux

CL-002
Revétements de murs / poteaux /
cloisons / ...

Colles de plinthes
Colle de plinthe faience

Zone Homogéne / localisation

Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001,
Salle 14.002, Salle 14.003, Salle 14.005, Salle
14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle
14.022, Salle 14.023.

Présence d’'Amiante

oui
(par prélévement)
Quantité environ : 115 mi

(liste C)
CL-003 Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001,
Revétements de murs / poteaux / Salle 13.002, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle
cloisons / P 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle oui

Colles de plinthes
Colle de plinthe faience
(liste C)

13.010, Salle 13.011, Salle 13.012, Salle

13.013, Salle 13.014, Salle 13.019, Salle

13.020, Salle 13.021, Salle 13.022, Salle
13.023, Salle 13.024.

(par prélévement)
Quantité environ : 370 mi

CL-005
Revétements de sol
Colle
Colle noire
(liste C)

Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003,
Salle 13.007.

oui
(par prélévement)
Quantité environ : 50 m2

DS-001
Revétements de sol
Dalles plastiques

Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003,

oui
(par prélévement)

Dalles de sol 30 x 30 Salle 13.007. Quantité environ : 50 m2
(liste B)
RA-003
Planchers oui
Ragréage Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, (par prélévement)
Ragréage sous dalles de sol 30 x Salle 13.007. par preel )
30 Quantité environ : 50 m2
(liste C)
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8.1 TABLEAU D'INVESTIGATION(S) COMPLEMENTAIRE A REALISER

Dépose des dormants des portes des chambre froide si I'ensemble de la porte est impacté par les travaux.

8.2 LOCAUX VISITES

Les locaux visités sont :

- Batiment LWOFF > Etage 3 : Circulation, Salle 13.001, Salle 13.002, Salle 13.003, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle
13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.009, Salle 13.010, Salle 13.011, Salle 13.012, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle
13.019, Salle 13.020, Salle 13.021, Salle 13.022, Salle 13.023, Salle 13.024.

- Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.006, Salle 14.007, Salle
14.008, Salle 14.009, Salle 14.010, Salle 14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.

8.3 LOCAUX NON-VISITES (JUSTIFICATION)

Sans objet.

9. CONDITION DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 07/07/2022

Documents remis par le donneur d'ordre d I'opérateur de repérage (voir annexe éventuelle) :
Aucun document communiqué

Programme de Travaux :
L'université Claude Bernard nous a communiqué un programme de travaux :

Etage 3 : Remplacement des sols, rénovation électricité, remise en peinture. Reprise des faux plafonds hors
circulation. Dépose des paillasses et condamnation de I'ascenseur monte plat.

Etage 4 : Travaux sur certaines sorbonnes, travaux de décloisonnement (sol, remontée, plinthe, mur et plafond).
Travaux climatisation de la salle 14.008 (changement de porte). Porte bouchée et aménagement d'un sas.

Nous avons procédé sur I'ensemble des matériaux impactés a des prélevements au niveau du sol, des murs et des
plafonds.

Aucun sondage destructif iréversible n'a été réalisé, car cela était incompatible avec la fonctionnalité des
éléments d'ouvrages (porte dormant d'une porte de chambre froide par exemple).

Prévoir des investigations complémentaires, si le programme de travaux évolue.
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10. LISTE DES MATERIAUX PAR LOCAL

Locaux

B&timent LWOFF > Etage 3 : Circulation

Matériaux

EN-004/EN-005/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001

CL-003/EN-004/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.002

CL-003/EN-004/PA-003/PA-005/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003

CL-005/DS-001/EN-004/PA-003/RA-003

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.004

CL-003/CL-004/EN-004/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.005

CL-003/CL-004/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.006

CL-003/CL-004/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.007

CL-003/CL-005/DS-001/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002/RA-003

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.008

CL-003/CL-004/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002

Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.009

EN-004/EN-006

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.010

CL-003/EN-004/EN-007/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.011

CL-003/CL-007/EN-004/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.012

CL-003/EN-004/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.013

CL-003/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.014

CL-003/EN-004/PA-004/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019

CL-003/CL-006/EN-004/LS-001/PA-006/PA-007/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.020

CL-003/EN-004/PA-005/RA-002

Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.021

CL-003/CL-004/EN-004/PA-005/RA-002

B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.022

CL-003/EN-004/PA-005/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.023

CL-003/EN-004/PA-003/RA-002

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.024

CL-003/EN-004/PA-003/PA-004/RA-002

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001

CL-002/EN-001/EN-003/PA-001/RA-001

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.002

CL-002/EN-001/EN-003/PA-001/RA-001

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.003

CL-002/EN-001/EN-003/PA-001/RA-001

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.005

CL-001/CL-002/EN-001/EN-003/PA-001/RA-001

FF 02 DMR 020 A DA-220233-001
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Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.006

EN-001/EN-003

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.007

EN-001/EN-003

Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.008

EN-001/EN-002/EN-003

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.009

EN-001/EN-002/EN-003

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.010

EN-001/EN-002/EN-003

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.019

AU-001/CL-002/EN-001/EN-003/PA-001/PA-002/RA-001

B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.020

CL-002/EN-001/EN-003/RA-001

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.021

CL-002/EN-001/EN-003/RA-001

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.022

CL-002/EN-001/EN-003/RA-001

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.023

CL-002/EN-001/EN-003/RA-001

11. LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PAR MATERIAUX

Matériaux Locaux
AU-001
Autres éléments : Bande a joint sur plafond suspendu en plaques de B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.019.
platre
CL-001 Batiment LWOFF > Efage 4 : Salle 14.005
Colles de faiences : Colle de faience sorbonne ) T
CL-002 B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle

Colles de plinthes : Colle de plinthe faience

14.005, Salle 14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.

CL-003
Colles de plinthes : Colle de plinthe faience

Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001, Salle 13.002, Salle 13.004, Salle
13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.010, Salle 13.011,
Salle 13.012, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle 13.019, Salle 13.020, Salle
13.021, Salle 13.022, Salle 13.023, Salle 13.024.

CL-004 Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle
Colles de faiences : Colle de faience murale de paillasse ancienne 13.008, Salle 13.021.
cL-o0s Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, Salle 13.007.
Colle : Colle noire

CL-006 Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019

Colle : Colle du revétement de sol en Iés sur carrelage 10x 10 g€ T
CL-007 - .

Colles de faiences : Colle de faience de paillasse ponctuelle Batiment LWOFF > Etage 3 Salle 13.011.
DS-001 " .

Dalles plastiques : Dalles de sol 30 x 30 Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, Salle 13.007.

EN-001 Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Enduit mural

14.005, Salle 14.006, Salle 14.007, Salle 14.008, Salle 14.009, Salle 14.010,
Salle 14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.

EN-002

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Enduit mural ponctuel

Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.008, Salle 14.009, Salle 14.010.

EN-003

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Enduit ponctuel sur plafond béton

Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle
14.005, Salle 14.006, Salle 14.007, Salle 14.008, Salle 14.009, Salle 14.010,
Salle 14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.

EN-004

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

B&timent LWOFF > Etage 3 : Circulation, Salle 13.001, Salle 13.002, Salle
13.003, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008,
Salle 13.009, Salle 13.010, Salle 13.011, Salle 13.012, Salle 13.013, Salle

Enduit mural 13.014, Salle 13.019, Salle 13.020, Salle 13.021, Salle 13.022, Salle 13.023,
Salle 13.024.
EN-005
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent LWOFF > Etage 3 : Circulation.
Enduit mural
EN-006

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Enduit mural ponctuel

B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.009.
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EN-007
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :
Enduit mural ponctuel

B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.010.

. Ls-oo1- X Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019.
Les plastique avec sous-couche : Revétement de sol en les
PA-001 B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle
Panneaux et plaques : Faux plafond type 1 - 1200 x 600 plague ancienng| 14.005, Salle 14.019.
PA-002
Panneaux et plaques collés ou vissés : Plafond suspendu en plagues de Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.019.
pl&tre
PA-003 B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001, Salle 13.002, Salle 13.003, Salle
Panneaux et plaques : Faux plafond type 1 - 1200 x 600 plaques 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.010,
anciennes Salle 13.011, Salle 13.012, Salle 13.013, Salle 13.023, Salle 13.024.
PA-004 Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle
Panneaux et plagues : Faux plafond type 2 récent 13.008, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle 13.024.
PA-005 B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.002, Salle 13.020, Salle 13.021, Salle
Panneaux et plaques : Faux plafond type 3 - 600 x 600 13.022.
PA-006 - .
Panneaux et plagues : Faux plafond type 4 - 600 x 600 Batiment LWOFF > Efage 3 Salle 13.019.
PA-007 " .
Panneaux et plaques : Faux plafond type 5 Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019.
RA-001 Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Salle 14.003, Salle

Ragréage : Ragréage de carrelage 10x 10

14.005, Salle 14.019, Salle 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.

RA-002
Ragréage : Ragréage de carrelage 10x 10

B&timent LWOFF > Etage 3 : Circulation, Salle 13.001, Salle 13.002, Salle

13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.010,

Salle 13.011, Salle 13.012, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle 13.019, Salle
13.020, Salle 13.021, Salle 13.022, Salle 13.023, Salle 13.024.

RA-003

Ragréage : Ragréage sous dalles de sol 30 x 30

Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, Salle 13.007.
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12. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant &
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

s ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

1 - Toiture et étanchéité

; Plaques en fibres-ciment Non
Plaques ondulées
et planes Plaques en matériau Hors champs
bitumineux de la mission

Hors champs

Ardoises composite .
de la mission

Hors champs

Ardoises Ardoises en fibres-ciment s
de la mission
Peintures anti- Hors champs
condensation de la mission

Hors champs

Accessoire de toiture .
de la mission

Eléments . - Hors champs
Conduits de cheminée amp
ponctuels de la mission

Hors champs

Conduits de ventilation .
de la mission

Bardeaux bitumé Bardeaux bitumé type Hors champs
type Shingle Shingle de la mission

Hors champs

Flocages o
g de la mission
Eléments de sous . Hors champs
N Isolants sous toiture .
toiture de la mission

Hors champs

Pare-vapeur / pare-pluie o
P /e P de la mission

Bardeaux d'asphalte ou Hors champs
bitumé de la mission

Revétements
bitumineux Complexe asphalté
d'étanchéité

Hors champs
de la mission

Hors champs

Isolants o
de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant &
inspecter Présent
ou a sonder

Composants

> ACHETEE ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE ]
de la construction

amiante /sondage

2 - Parois verticales extérieures

Hors champs

Joints d'assemblage de la mission

Hors champs

Joints d'étanchéité S
de la mission

Panneaux . Hors champs
. Marstics s
sandwichs de la mission

Hors champs

Plaques s
a de la mission

Hors champs

Tresses o
de la mission

Ardoises en composite / Hors champs

filbre-ciment de la mission
Bardages
Plagues et bacs en fibres-[  Hors champs
ciment de la mission
Bardages
métalliques a Revétement intérieur, Hors champs
simple ou double peinture de la mission
peau
Carfon Hors chgmps
de la mission
Isolants sous Hors champs
Colle .
bardage de la mission
Hors champs
Flocages s
de la mission
) ~ Hors champs
Appui de fenétre de la mission
Colles de carrelages Hors Ch?’”.‘ps
de la mission
Colles de faiences Hors Ch‘?”?ps
de la mission
Murs et Cloisons Colles de plinthes Hors champs
‘en dur' de la mission

Enduits a base de platre
ou ciment ou autres
projetés, lissés ou talochés

Hors champs
de la mission

Etanchéité extérieure des| Hors champs
fondations de la mission

Peintures intumescentes, Hors champs
bitumineuses, décoratives| de la mission
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Partie du composant a Présence Amiante

d Senlzihiell inspecter Présent RIESSTIES ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE P (Prélévement
e la construction 3 amiante /sondage
ou a sonder /sondage)
3 - Parois verticales intérieures
EN-001
Enduits & base de platre 1: Prélevement :
ou ciment ou autres Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, 343890
projetés, lissés ou Oui non Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.006, Salle 14.007, Salle| B&timent LWOFF > Non
talochés 14.008, Salle 14.009, Salle 14.010, Salle 14.019, Salle Etage 4 : Salle
Enduit mural 14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023. 14.019
(liste B)
EN-002 Prélévement :
Enduits a base de platre 71- 343894 :
Murs et cloisons ou ciment ou aufres oui non Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.008, Salle 14.009, | B&timent LWOFF > Non
en dur projetés, lissés ou talochés A
. Salle 14.010. Etage 4 : Salle
Enduit mural ponctuel
N 14.008
(liste B)
EN-004 Zn:
Enduits & base de platre Batiment LWOFF > Etage 3 : Circulation, Salle 13.001, Prélévement :
oL ciment ou ou?res Salle 13.002, Salle 13.003, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 343898
roretés, lissés ou Talochés Oui non 13.006, Salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.009, Salle Ba&timent LWOFF > Non
prol Eﬁduif mural 13.010, Salle 13.011, Salle 13.012, Salle 13.013, Salle Etage 3: Salle
(iste B) 13.014, Salle 13.019, Salle 13.020, Salle 13.021, Salle 13.024
13.022, Salle 13.023, Salle 13.024.
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EN-005 Prélevement :
Enduits & base de pléatre '
ou ciment ou autres I1: 343902
projetés, lissés ou talochés Oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Circulation. BOTIWI;?;f (_I;‘V;QFF > Non
Enduit mural 1age o
I Circulation
(liste B)
EN-006 Prélevement :
Enduits a base de platre 343911 )
ou ciment ou autres . AN -
projetés, lissés ou talochés Oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.009. Bog;r;\eggL'\ang > Non
Enduit mural ponctuel ge -
N 13.009
(liste B)
EN-007 Prélévement :
Enduits & base de platre 343912 ’
ou ciment ou autres . AR -
projetés, lissés ou falochés Oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.010. Bafiment LWOFF > Non
f Etage 3: Salle
Enduit mural ponctuel
N 13.010
(liste B)
Flocages Non
Joint de dilatation Non
Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Poteaux Flocages Non
(périphériques et
intéri
intérieurs) Joint de dilatation Non
Revétements durs Non
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Isolant intérieur Non
Jonction entre panneaux Non
Cloisons légéres préfabriqués
ou préfabriquées .
Panneaux de cloisons Non
Tresse en pied/té
P /téte de Non
cloisons
Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffres Flocages Nen
verticaux
Jonction entre panneaux Non
Panneaux et plaques
plag Non

collés ou vissés

Hors champs

Joints de la mission
Porte coupe-feu
vantaux Hors champs
de la mission
Joint Hors champs
Portes pare- de la mission
flamme Hors champs
Vantaux de la mission
Colles de carrelages Non
CL-001 Prélévement :
Colles de faiences 71 343886
Colle de faience Oui non Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.005. B&timent LWOFF > Non
sorbonne Etage 4 : Salle
Revétements de (liste C) 14.005
murs / poteaux /
cloisons / ...
CL-004 Prélévement :
Colles de fdiences JAK 343903
Colle de faience murale Oui non Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.004, Salle 13.005, B&timent LWOFF > Non
de paillasse ancienne Salle 13.006, Salle 13.008, Salle 13.021. Etage 3 : Salle
(liste C) 13.021
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CL-007

Prélévement :

Colles de faiences 71 343913
Co!le de fdiience de Oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.011. Batiment LWOFF > Non
paillasse ponctuelle Etage 3 : Salle
(liste C) 13.011
CL-002 11: Prelg;/aesrgsm :
Colles de plinthes oui oui Ba&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, Batiment LWOFF > oui
Colle de plinthe faience Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.019, Salle 14.020, Salle Etage 4 - Salle
(liste C) 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023. %4 01'9
11: Prélévement :
CL-003 B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001, Salle 13.002, 343897 ’
Colles de plinthes oui oui Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 13.007, Salle Batiment LWOFF > oui
Colle de plinthe faience 13.008, Salle 13.010, Salle 13.011, Salle 13.012, Salle Etage 3 : Salle
(liste C) 13.013, Salle 13.014, Salle 13.019, Salle 13.020, Salle 913 02'4
13.021, Salle 13.022, Salle 13.023, Salle 13.024. :
Peintures infumescentes,
L ) . Non
bitumineuses, décoratives
Revétements durs Non

Sous couche des tissus
nmuraux

Hors champs
de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant a
inspecter Présent
ou a sonder

Composants

Presence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE TS

de la construction amiante /sondage

4 - Plafonds et Faux plafonds

Cales de ferrailage Non

Coffrages perdus Non

EN-003
Enduits & base de platre
ou ciment ou autres
projetés, lissés ou
talochés
Enduit ponctuel sur
plafond béton

(liste B)

1 Prélévement :
B&timent LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, 343895
Oui non Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.006, Salle 14.007, Salle| Batiment LWOFF > Non
14.008, Salle 14.009, Salle 14.010, Salle 14.019, Salle Etage 4 : Salle
14.020, Salle 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023. 14.010

Plafonds
Flocages Non

PA-002 L)
Prélevement :
Panneaux et plaques 343891
collés ou vissés . 1

Plafond suspendu en ovui non Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.019. Bafiment LWOFF > Non
- Etage 4 : Salle
plaques de platre

(liste B) 14.019

Peintures inftumescentes,

. . . R Non
bitumineuses, décoratives

Coffrage perdu Non

Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés

Poutres / Entourage de poutres Non

charpentes
Flocages Non

Joints Non

Peintures inftumescentes,

I . . Non
bitumineuses, décoratives
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Interfaces entre
structures

Joint de dilatation

Hors champs
de la mission

Jonction avec la facade

Hors champs
de la mission

Rebouchage

Hors champs
de la mission

Gaines et coffrets
horizontaux

Enduits a base de platre

ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés

Flocages Non

Jonction entre panneaux Non

Panneaux et plaques
collés ou vissés

Hors champs
de la mission

Faux Plafonds

Cantonnements Non
Isolant de faux plafond Non
Joints entre panneaux ou
Non
plaques
Jonction entre faux Non
plafond et structure
Prélévement :
343887
B&timent LWOFF > Non
Etage 4 : Salle
PA-001 14.005
Panneaux et plaques 71
F"]g’ég'fg%gdpmi; : oui non Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002,
; Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.019.
ancienne
(liste A) Prélévement :
343893
Ba&timent LWOFF > Non
Etage 4 : Salle
14.019
PA-003 1: Prélévement :
Panneaux et plaques B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.001, Salle 13.002, 343899
Faux plafond type 1 - 1200 Oui non Salle 13.003, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle| Batiment LWOFF > Non
x 600 plaques anciennes 13.007, Salle 13.008, Salle 13.010, Salle 13.011, Salle Etage 3: Salle
(liste A) 13.012, Salle 13.013, Salle 13.023, Salle 13.024. 13.024
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PA-004 71- Prélevement :
Panneaux et plaques = y 343900
. Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.005, Salle 13.006, -
Fauxplatond fype 2 oui oM 1 salle 13.007, Salle 13.008, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle|  BAHMent LWOFF> Non
récent 13.024 Etage 3 : Salle
(liste A) e 13.024
PA-005 Prélevement :
Panneaux et plaques I1: 343901
Faux plafond type 3 - 600 X Oui non Ba&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.002, Salle 13.020, B&timent LWOFF > Non
600 Salle 13.021, Salle 13.022. Etage 3: Salle
(liste A) 13.002
PA-006 Prélevement :
Panneaux et plaques 71 343909
Faux plafond type 4 - 600 X Oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019. B&timent LWOFF > Non
600 Etage 3: Salle
(liste A) 13.019
PA-007 Prélevement :
Faux plafond type 5 B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019. R
(iste A) Etage 3: Salle
13.019
Pare-vapeur Non

Suspentes et
contrevents

Flocages

Hors champs
de la mission

Peintures infumescentes

Hors champs
de la mission

Protection en platre

Hors champs
de la mission
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Composants
de la construction

Partie du composant &

Présent

Présence
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDE

5 - Planchers et planchers techniques

Prélévement
/sondage

CL-005 Prélevement :
Colle 7 343905
Colle noire Oui oul Bafiment LWOFF > Etage 3 Salle 13.003, Salle 13.007. | Bment LWOF> oui
(liste C) age 3:Salle
13.003
CL-006 . .
Colle Prélevement :
& . 343908
Colle du revétement de oui non 71: Bt WORF > o
Revétements de | solenléssur carrelage 10x Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019. ;
Etage 3 : Salle
sol 10 e o
(iste C) X
Dalles moquettes avec
Non
entre-couche
DS-001 Préléevement :
Dalles plastiques 71 343904
Dalles de sol 30 x 30 oul oul Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, Salle 13.007, | Bofiment LWOFF> oui
(liste B) Etage 3 : Salle
13.003
FF 02 DMR 020 A DA-220233-001 Indice : DG03 Date : 27/07/2022




LS-001 Prélévement :
Les plastique avec sous- 71 343907
_,couche . oui non Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle 13.019. Bafiment LWOFF > Non
Revétement de sol en les| Etage 3 : Salle
(liste C) 13.019
Nez de marche Hors Ch‘.’”.‘ps
de la mission
Chape maigre Non
Hors champs
Coffrage perdu de la mission
Etanchéité de cuvelages Hors Ch‘?”.‘ps
de la mission
RA-001 71- Prélévement :
Ragréage - ; 343888
Ragréage de carrelage Oui non Batiment LWOFF > Efage 4 : Salle 14.001, Salle 14.002, B&timent LWOFF > Non
Salle 14.003, Salle 14.005, Salle 14.019, Salle 14.020, Salle R
Planchers 10x 10 Etage 4 : Salle
R 14.021, Salle 14.022, Salle 14.023.
(liste C) 14.019
JAK
RA-002 Batiment LWOFF > Etage 3 : Circulation, Salle 13.001, Prélevement :
Ragréage Salle 13.002, Salle 13.004, Salle 13.005, Salle 13.006, Salle 343896
Ragréage de carrelage Oui non 13.007, Salle 13.008, Salle 13.010, Salle 13.011, Salle B&timent LWOFF > Non
10x 10 13.012, Salle 13.013, Salle 13.014, Salle 13.019, Salle Etage 3 : Salle
(liste C) 13.020, Salle 13.021, Salle 13.022, Salle 13.023, Salle 13.024
13.024.
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conduits

RA-003 Prélevement :
Ragréage 71- 343906
Ragréage sous dalles de Oui oui B&timent LWOFF > Etage 3 : Salle 13.003, Salle 13.007. | Bafiment LWOFF > oui
sol 30 x 30 Etage 3: Salle
(liste C) 13.003
Rebouchage autour de Non
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Présence Amiante
(Prélévement

Partie du composant a

X P Prélévement
inspecter Présent

Composants Présence

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

de la construction e s amiante /sondage /sondage)
6 - Conduits, canalisations et accessoires
Calorifugeage Non
Conduit Non
Conduits de Enveloppe de calorifuge Hors Ch‘?”?ps
fluides, de de la mission
vapeur, fumée et . . Hors champs
échappement Joints entre éléments de la mission
Manchons Hors Ch‘?”?ps
de la mission
Hors champs
Tresses s
de la mission
Cables Hors champs
. N Isolant s
électriques de la mission
Clapets Non
Etanchéité coupe-feu Non
Clapets et volets
coupe feu
Rebouchage Non
Volets Non
Conduits Hors Ch‘.’”.‘ps
de la mission
Vide ordures - ; I
Joint d'étanchéité des Hors champs
frappes de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant a
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

s ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

7 - Ascenseur, monte charge

Portes paliéres,

PP . s Hors champs

intérieures, Portes et cloisons palieres .
- de la mission

extérieures

- . Hors champs
Machinerie Frein amp
de la mission
Hors champs

Bourre s
de la mission
Hors champs

Flocages o
L. de la mission

Trémie "

. Hors champs
Joints N .p
de la mission
Trappe Hors champs
de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant a
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

3 ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

8 - Equipements divers et accessoires

Hors champs

Bourres o
de la mission
X Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors champs
Joints N .p
de la mission
Peintures anti- Hors champs
condensation de la mission

Chaudiéres
Hors champs

Plagues isolantes s
de la mission

Revétements de cdbles Hors champs

métalliques de la mission
Hors champs
Tissus amp
de la mission
Hors champs
Tresses s
de la mission
Hors champs
Bourres s
de la mission
. Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors champs
Joints o P
de la mission
. . Hors champs
Aérothermes Plaques isolantes N

de la mission

Revétements de cables Hors champs

métalliques de la mission
Hors champs

Tissus amp
de la mission

Hors champs

Tresses N

de la mission
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Hors champs

Bourres o
de la mission
X Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors champs
Joints ampP
de la mission
Peintures anti- Hors champs
Groupe condensation de la mission
electrogene Hors champs

Plaques isolantes .
de la mission

Revétements de cdbles Hors champs
métalliques de la mission

Hors champs

Tissus o
de la mission

Hors champs

Tresses s
de la mission
Hors champs
Bourres o
de la mission
. Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors champs
Joints amp
de la mission
Peintures anti- Hors champs
Convecteurs, condensation de la mission
radiateurs Hors champs

Plaques isolantes .
de la mission

Revétements de cdbles Hors champs

métalliques de la mission
Hors champs

Tissus amp
de la mission

Hors champs

Tresses P

de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant a
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

3 ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

9 - Installations industrielles

Hors champs

Bourres o
de la mission
X Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors cham
Joints N .ps
de la mission
Peintures anti- Hors champs
condensation de la mission
Fours
. Hors champs
Plaques isolantes .
de la mission
Revétements de cdbles Hors champs
métalliques de la mission
Hors champs
Tissus amp
de la mission
Hors champs
Tresses s
de la mission
Hors champs
Bourres s
de la mission
. Hors champs
Calorifugeages amp
de la mission
. Hors champs
Joints o P
de la mission
Peintures anti- Hors champs
condensation de la mission
Etuves

Hors champs

Plagues isolantes .
de la mission

Revétements de cdbles Hors champs
métalliques de la mission

Hors champs

Tissus .
de la mission

Hors champs

Tresses o
de la mission
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Tuyavuteries

Hors champs

Bourres o
de la mission
. Hors champs
Calorifugeages de la mission
Joints Hors champs

de la mission

Peintures anti-
condensation

Hors champs
de la mission

Plaques isolantes

Hors champs
de la mission

Revétements de cables

Hors champs

métalliques de la mission
Hors champs

Tissus amp
de la mission

Hors champs

Tresses P

de la mission
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant a
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

s ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

10 - Voies et Réseaux divers

. . Hors champs
Conduits Conduits amp
de la mission

Revétement Bitume couche et sous- Hors champs
routier couche de la mission
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Partie du composant a

Présence p Prélévement s Sl
inspecter Présent 3 ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (Prélévement
5 amiante /sondage
ou a sonder /sondage)

Composants
de la construction

11 - Autre matériau connu

Joint Hors chammps
de la mission
Fenétre / Verriére Joint de structure Hors Ch‘?”.‘ps
de la mission
Mastic Hors Ch‘?”.‘ps
de la mission
AU-001 . .
s Prélévement :
Autres éléments
Bande & joint sur plafond 71 343892
Autres elements suspendu en plaques de oui non Batiment LWOFF > Etage 4 : Salle 14.019. Batiment LWOFF > Non
~ Etage 4 : Salle
s 14.019
(liste C) .

Fait a Lyon, le lundi 25 jyillet 2022.

A4
Opérateur de'Regérage :
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13. ANNEXES AU RAPPORT

13.1 Annexe - Croquis de repérage

Numéro de croquis Type de croquis prélévements et sondages Localisation
1 Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Ba&timent LWOFF
2 Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Batiment LWOFF

Type de croquis des matériaux amianté Localisation

Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de
I'amiante (Sol, Mur, Plafond)

Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de
I'amiante (Sol, Mur, Plafond)

Batiment LWOFF

Batiment LWOFF
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Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 1/2
Site : Batiment Auteur : Jérébme CHICHERY

Localisation : Batiment LWOFF - Etage 3

Paillasse récente sans risque — localisation :
Salle 13.001, 13.002, 13.005, 13.008, 13.020, 13.021

Travas

DT 211857 Programme travax
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B3 LWOFF pour le LVIS Renaeation stecticits Dépose des posts PR o F5

o ot dvacuatinn des pellaaes ot dguipements de labo

Mapriven wentdation
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= { 2 ! E S {
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f.r:f-;:::i::—:ﬁg :i.—.—:,_ — 7‘-}:-—:1-:-:' .~:l:___ et :’ﬁ-:‘li b _—T—;; — — = = = ——
o | en-00s (343902) - ! ofle[ ] B
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sy 13.001 13.002 \3.003 13.004 | ||(13.005 | | 13.006 | 13007 [%13008 Sl
4 S 1t oy =3
_-_.-. _.L_l'—’;g_éﬂ { ] | - . =2 1 | ' | | }1 - - - } - .
E;'E"'_ Circulation e \ 1 Circulation “=~ .t \ 1 1 —
= E 1] r 1 Teoes — ™
g . 3 ==l et . [OEEpE s A A
| Al salle |||© salle | Salle |’ salle Salle =fi|  salle oY LT EN-007 (343912)
B im0 ]13.024|| * 13.023 | 713.022 | 13.021 |;13.020 || 13.019 <2 L W
z l— i =1 L - n o .

_/ 5 . ; 1 CL-006 (343908) CL-007 (343913)
|2 —7] RA-002 (343896 CL-004 (343903 |
PA-004 (343900) | £ 1 : ( )' _ ( - ) I ;, | &

| | & ¢ | g g | B

|z — CL-003 (343897) | 2 3 S LS-001 (343907) |k

: | z = | B - 3R E

| 3 = | I I ; R 3 ‘2 = 3 ge 3

I ! |

PA-003 (343899) PA-006 (343909)
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Croquis de repérage n° 2 : Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond)
Site : Batiment

Planche :

2/2

Auteur : Jéréme CHICHERY
Localisation : Batiment LWOFF — Etage 4

Direction du Patrimoine
DI 21-1857 Progiamme. Lravaux

Red LWOFF pour le MAP

PA-001 (343887)

e L

Nuide
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Etage 4 f

Travews  porie @ rewettve evtry 14 002 et R

14002

oucthver & poine o

ronmtvie

EN-003 (343895)

10207 =

e

Chomge mwear

— [ R R e
- -+ ap— e o =z
e B o ot - | e v 1 | —_— ——— S -
‘ (i 0 e T TN salle ! - o\ {
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b ] 14001 | 14002 14'003[ == 14.006 14.008 ﬁm.oog 14.010 ESE
s B = | e 1 ‘ ' i N = =
oy | | i
- S T N —=— 1l o5 001 (343888)
!

X (e —— | o s T
X, | —y Salle Salle — r 3 —
= —ﬂ \ 14.02114.019, X PA-001 (343893) E-F
= Salle «~ o v | e | i = =
=€ 52 N — cL-002 (343889) [ |
s 923 | e
— e
R prcimriq P “‘“ | et | =4 EN-001 (343890) |
e | | T ' |
CL-001 (343886) .,, , m"“::"" | AU-001 (343892) ‘
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w— | i PA-002 (343891) ‘

Travaux

0T 21 1857 Programme travaus -
Remplacement des soly Reprive de Pensmmbie des 73 (hors o nutaton) Sécurisation aocks Red

Aenovation decnete Dépose des potety PR ot £5

843 LWOFF pour e LVIS

Awpraes vertitstion
Hemive o0 peintume de Fecwemble

Dépose o Avaruation des pellames o équipements de bbo
Condameation de I ascenseur monte plat pour ot etage
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13.2 CROQUIS DE REPERAGE AMIANTE

Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 1/2
Site : Batiment Auteur : Jérome CHICHERY
Localisation : Batiment LWOFF - Etage 3
Travoux
DY 233857 Prograsmme traveus Samoiioument Sus iy Repnico de Fensemble des FP {hars cireulation) curisanon accds fsd
+3 FF ur e LVIS Rénovation Hectnotd Dépose des pois PB ot FS
Roprses ventRatan Cuabion des paillasses o dquipements de laba
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| |
Etage 3 | 2 - DS-001, CL-005, RA-003 . |
} ‘ k- CL-005 (343905) .| E 3 ,
| 2 : s J) = = AEE
| 3 - i // /% Ds-001 (343904) .l : - | 3 ,
; H S | 2/ / L— - 3 3 | 3 ’
» = ; - R ‘./‘J"h ] S - - A- - e s S N v 4 o] B S 1 i s : = "-.. 1
- . [ . | el i if -
=% | (] i B
EEL I Salle Salle Salle alle | B N sale BN salle Salle Salle alle W sale M e
S8 13.001 13.002 |l 13.003 | M13.004 | W3.0050M 3 006 i 13.007 "l 3 505 T'OOQ zo0w0 [ |
1 = = o | y y o
s 1 - i
a - = e e ~ 1 B &2
Salle Salle Salle @ Salle alle sale @ N\ |f Salle Salle fle W
13.024 [ 13.0238 13.0228 13.021 (W 13.020 [ 13.019 3.014 B 13.013 5 i i
i T
| & | .8 | » £\ salle 13.011
E 8 g | R& | ¢ . 5
| & g g 3 EE | g a |3
| & $ e 2 ¥ g 3% | £ g | ¢
| B i 3 3 3 3 32%| 3 £z E .| 8
| S - = £ § z | - = & TT: i B
lda |4 : 2 3 Z | Sgs| & 88 3
! i i Circulation
CL-003 (343897) (périphérie des piéces) CIEEEG—G—_—_—D
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Croquis de repérage n° 2 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond) Planche : 2/2

Site : Batiment Auteur : Jérdome CHICHERY

Localisation : Batiment LWOFF

Direction du Patrimoine
Mulines. .
*  Prises secourves 3 installer

DI 21-1857 Progiamme. 1ravau

Red LWOFF pour le MAP ® Prive autocave § instaler
_ , Zone entiérement Zone entiérement
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- 14 002 I | 144008 + mmdnugerment @ wn s en e 000 Travows TonmIvie
; seo gy oo
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; : Cnomgarmear
N e — = — : .
—~ — - i
: . " = - ! o8 l ’ v T
t ‘ \ g N
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12.001 [ S2e - | B 14005 14006 = i 14.007 14.008 | |114.009
. 14.002 4.003 == - : s Bz - .
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|— 2
— -h_ — .‘?F~_.~——‘L_ S —— e ‘-;_’1:.'. ———

—
4 . —
— 7 s g g - ="
o= ,' | l . I - I Sallel Salle = Tl X1
" = 4.027814.01 4 B i } :
- ' — | o R e [ - &2
- : . e e e — Salle oy ¥ S -d-“_
=T j'—- o ll 53 fIEE_ 14.023 ¢ o e | S | =3 =
. n — as iy i - —fa.0248 14.02 -~ -k = &
—e 3 e 1t ——
T 1 " =t
Mot ans ronner eey Aalle i Lrwerie \ ane s e I o Rureaus Pides nobe [Par— ‘
sancrTede 1 1 Py I
Travow H Thowius | (R, comvwrves |
Meport de o | adcksaneene | rorreTve
cererae €0 ‘ e, 2ot l
ANEMmS. | { CL-002 (343889) (plinthes périphériques) —
IS r—l i
tove wnnsete | A | -
| s [
| €ronhe pevre | | !
[ ranae ¢ | i
Travaux
DT 211857 Programme travaus
Remplacement des soly Repriye de Femembie des (9 (hors croutaton) Securisanion acchs Re3
B+3 LWOEF pour b LVIS Renouatson dectnete Dépose des poiety PR ot 55
Aeprmes vertitation Depose ot Avaiuation des pellames o &quipesments de bbo
Hemive on peinture de Fanuemels Condameation de F ascrnaeur mante plat pour ot etage
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13.3 Annexe - Procés-Verbaux d'analyse

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, |
Unipessoal Lda.

wcreditagdo
e

LO0%
1S0MC 170
Ersalon

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Monsieur jérdme CHICHERY
Rue de Gerfand 81
63007 LYON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-22-EK-062243-01
Date d'émission de rapport : 15/07/2022 19:12

Référence dassier Chent:DA - 220233-001
Roférence dossier N* | 22UV048290
Réferance laboratolre N* © 22EX061247

Ragu par MyEasylab e : 11/07/2022 1215
fogu par le laborataire lo © 12/07/2022
Date d'analyse : 14/07/2022

s Préparation

N N Rchvnigue

:rh Rd:cmc Onl:dp:on uoksée | Noprep / Résultate

il NS { Anityste | Nb grilles Type
ou tames

001 | 343886/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | MAtériau cur de type carmizg, MET 1/2 | Calcnuion etjou | Fibres damiante non
> Etoge 4 : Salle 14.005 - Colles de faterce (blanc) ; matérizu dur /xR attegue ackle déecbes
faiences | Colle de fsience (ransparern) (méthode inteme
sorbonne / Lots 001 - B&timent de traitement)
LWOFF > Etage 4 : Salle 14.005 -
Colles de falences : Colle de
falence sorbonne

002 | 343887/ Lots 001 - Batiment LwosF | Matériau ce type peinturs (bianc); MET 1/2 | Calonation et/ou | Fibres damiznte nan
> Etage 4 : Salie 14.005 - Pannesux mathriz de type colle Jauna); /xvn attaque sckde désecties
et plagues : Faux plafond type 1 - "‘_‘m"w fibraux do type isokare {méthode inteme
1200 x 600 plaque ancienne / Lots Ouene) wat de traitement)
001 - Bitiment IWOFF > Etage 4 :
Sale 14,005 - Panneaux et plagues Miwibsiau fibreus de type isolemt mor | 272 Fibres d'amiznte non
: Fanux plafond type 1 - 1200 x 600 i/ / Das4 dérecibes
plaque andenne

003 | 343888/ Lots 001 - Bitiment LwWOsF | Matériau cur de type carrelage, MET 1/2 | Calcinstion etfou | Fibres d'smisnte non
> Etage 4 ;: Salle 14,019 - Ragréoge | faence (gris) ; matérisu durdetwpe |/ gy sttaque ackle détecttes
Regréege te carredage 10x 10/ d""_:""“"' pris) s matériau {méthode inteme
Lots 001 - Bitiment LWOFF > Etage 4 | o (beige) de traitemert)
: Salle 14.019 - Ragréoge | Ragréage
de carrefage 10x 10

004 | 343889/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | MIeren Surde tye careluge, MET | 1/2 | Calcination et/ou N
>Ftagod :Sallo 14.019- Collesde | rerct (oW1 AN €ur 1 m sttoqveackle | gt
plinthes : Colle de piinthe falence (méthode Inteme tvoe choactis
/ Lots 001 - Batiment LWOFT > Etage de traltemert)
4 : Salle 14,019 - Colles de plinthes
: Colle de plinthe falence

\a reproduction oe o document n'est autorisde que sous s2 forme

laboratoine. Les exsals idertifids par o symbale * ne soot pas incius dess i portde
Eurofirg Lab Environment Testing Portugad, Unipessoal Lda.

i comporte 7 page(sh. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & |"essal tels qu'ils ont é04 regus av
dacerbdmation,

Rua Morte de Akm, 62
4580733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Hac

Unipessoal Lda. =
ISOVEC 17023
_Enain
N’ de rapport d'analyse : AR-22-EK-062243-01
Tochal Préparanion
M echnigue
:h R“thnmt e Dacﬂp'(llon ciisde’ | Wopvenl Riniats
\ paee / Aoolyste | Nb gilles Type
ou lemes
005 | 343850/ Lots 001 - Batiment LWOFF | Matériau de type peinture {beige] ; MET 1/2 | Calcknation et/ou | Fibres d"amiante non
> Etage 4 : Salle 14.019 - Enduits & "'“""":" de ype mortier, / vm attague scide détmcrbes
base de platre cu dment ou autres béton, chape (gris) (méthode inteme
projetds, lissés ou talochiés : de truitement)
Endult mural / Lots 001 - Batiment
(WOFF > Etage 4 : Salle 14.019- RRNSROVH i 04 e oA Mt | 1/2 | Calcination eou | Fibres camisnte non
Enduits 3 base do platre ou dment o, chape {art) [ xm attaque scide désecher
ou autres projetés, lissés ou 0“;‘""‘" Inteme
talochés : Endult mural o traitemen)
Matériau sur de type brique MET 1/2 | Calomation etfou | Fibres damiante non
(orange) /¥ anaque acide détecbes
[méthode inteme
de trairement)
006 | 343891/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | Matéria semi-dur de type ancult MET 1/2 | Calcinution etfou | Fibres amiante non
> Etoge 4 - Salle 14.019 - Pannesux vt iy emalisds / ¥m attsque ackde dérectses
et plagques collés ou vissés ; (bleu); u sami-dur de type (méthode inteme
Plafond suspendu en plaques de Wiacyn fslicresacy bevarrcn) de raitement)
plitre / Lots 001 - Batiment LWOFF
> Ftage 4 - Salfe 14.019 - Pannesux
ot plaques collés ou vissés ;
Plafond suspendu en plaques de
pidtre
007 | 343892/ Lots 001 - Batiment LWOFF | Matésiau ce type peinture (banc) ; mer 1/2 | Goicnation etfou | Flbres damiznte non
> Etage 4 1 Salle 14.019 - Autres ARl ipsk-dut de Ty ancllt / kR attaque acide dézecbes
@éments : Bande 3 joint sur [blanc) ; mutérisu souple fibreux de (méthode inteme
ARt i de type papler, carton {blanc) ; de traitement)
plitre / Lots 001 - Batiment LWOFF ';,f‘:," AR .
> Etage 4 : Salle 14.019 - Autres
&éments : Bande & joint sur Matériau souple freux de Type Mow 2/2 = Fibres damiante non
piafond suspendu en plagues de papier, carion (biarc) / D4sa dbncibes
platre
008 | 343893/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | Matériau de type peinture {blanc) ; MET 1/2 Calcnation et/ou | Fibres d'amiante non
> Ftage 4 : Salle 14.019 - Panneaux eiciria de typd colle Saine); / vm amaque scide dérecses
et plaques - Faux plafond type 1 - T S o S iméthode inteme
1200 x 6800 plaque ancienne / Lots g:::imu'" g e ca e traiteenant)
001 - Batiment LWOFF > Etage 4
Sake 14.019 - Panneaux et plaques Matdriau fibreux de type satant MOLP 2/2 S =
: Faux plafond type 1 - 1200 x 600 {jaune) / DA ditncsies
plaque anclenne
\ d o oo & n'est

laboratoite. Lt exsals Idartifids par o symbale * ne soot pas incus dess i portée
Eurefine Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Marte de Aém, 62

4580733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

orisde que s0us s2 forme Intégrale, i comporte 7 page(sh. Le prdsent rapport ne concerne que |es objets soumis & |"essal tels qulls ont €44 regus 2w
Eacerbduation,
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Hac

» -cndiu@
Unipessoal Lda.
10708
ISOVEC 17003
Erin
N* de rapport d'analyse ; AR-22-EK-062243-01
i Préparamion
» echn|
:h i D“‘"""l"’" utskcdn | Nb peep/ Résultats
! i /o / Aoolyste | Nb gilles Type
ou lemes

009 | 343894/ Lots 001 - Béitiment LWOFF | Matériau de type peinture {blanc) MET 1/2 | Calcnation et/ou | Fibres d'amiante non
> Etage 4 : Salle 14.008 - Endluits & matdrisu dur de tye morder, / Xz attaque scide désecibes
base de platre ou dment ou autres héton, chape (beige) ; matértau. dur [méthode inteme
projetds, lissés ou talochés : obarfiaciras Niws G ée traitement)
Endult mural ponctuel / Lots 001 -
Batiment IWOFF > £tage 4 : Salle
14 006 - Enduits 3 base de plitre
ou ciment ou autres projetés,
lissés ou talochds : Endult mursl
ponctuel

010 | 343895/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | Matériau de type peinture {blanc); MET 1/2 | Calcinstion etfou | Fibres d'amisnte non
> Etage 4 : Salle 14,010 - Enduits & TRAREEAU SR RIC OR TV ittt / ¥R sttague scide dbsecties
base de plitre ou dment ou autres (i enmtlciusi dur de type {méthode inteme
projetés, lissés ou talochis © mortier, blton, chape (beige) de traitement)
Enduit tuel sur plafond bé&ton
/ Lots ‘p;!rf ma:'twon >etge | Mitiiaudurde type morter, MET 1/2 | Calomation etfou | Fibres ¢'amiznte non
4:5ale 14.010- Endufts Abasede | Dor chape (beles) { v attaque ackle dérecsbes
plitre ou dment ou autres {méthode Inteme
projetés, lissés ou talochés : ¢e traitemen)
Endult ponctuel sur plafond béton

011 | 343896/ Lots 001 - Batiment LWOFF | Matériav cur de type carrelage, meT 1/2 | Calcnation et/ou | Fibres damisnte non

m | »Etage 3 Salle 13.024 - Ragréage : faterce [”"“ ) ; matdriau dur de type / cspu attague scide détecibes

Ragréage de camelage 10x 10/ o s chape {gris) (méthode inteme
Lots 001 - Bitiment LWOFF > Etage 3 de traitement)
: Salle 13,024 - Ragréage : Ragriage
de carrefage 10x 10

012 | 343897/ Lots 001 - Batiment LWOFF ""::":‘:“rww-' MET 1/2 | Calcmation etfou VA
> Etage 3 : Salle 13.024 - Colles de i rond - /206 atagueackde | oo
plinthes : Colfe de plinthe falonce [méthode intame type Chry¥OIIN
/ Lots 001 - Btiment IWOFF > Etage de traitemen)
3 : Salle 13.024 - Colles de plinthes
: Colle de plinthe falence

013 | 343898/ Lots 001 - B&timent LwosF | Matériau ce sype painturs (Banc); MET J 1/2 | Cslcnation et/ou | Elbres damiante non
> Etage 3 Salle 13.024 - Enduits b ok b Vs s e / 1708 1 attaque scide ddaches
base de plitre ou dment ou autres WL“’ e " de type (méthode inteme
projetés, lissés ou talochés : r, blion, chapa {gts) e truitement)
Enduit mural / Lots 001 - Bitiment
LWOFF > Etage 3 : Salio 12,024 - Mutériau cur de type mortler, MeT 1/2 | Calcnstion etfou | Fibres ¢'amiseite non
Endults Dbese deplitreouciment | et chape lers) / sams sttaaue scide dicecsbes
ou autres projetés, fissés ou V“:"’:' inteme
talochés : Endult rmural ' traitemaent)

n'est

laboratoite. Les exmls Seraifids par o symbale * ne sot pas inclus dens i portde
Eurefine Lab Environment Testing Portugai, Unipessoal Lda.

Rua Marte de Aém, 62

4580733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

orisde que s0us s2 forme Intégrale, i comporte 7 page(sh. Le prdsent rapport ne concerne que |es objets soumis & |"essal tels qulls ont €44 regus 2w
daccrbdution,
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Hac

> -cndiu@
Unipessoal Lda.
10708
SO 17023
bz
N* de rapport d'analyse ; AR-22-EK-062243-01
Tochalowe Préparanion
M echn|
N Rédérence Description 7 rrepy Riniats
ech, thent visuelle
{ Aoolyste | Wb grilles Type
ou lemes
014 | 343899/ Lots 001 - Batiment LWOFF | Matériau de type peinture {blanc); MET 1/2 | Calcknation et/ou | Fibres d"amiante non
> Etage 3 : Salle 13.024 - Pannesux matérizu de type colle Gaune) | %206 attague scide dérecrbes
et plagues : Faux plafond type 1- tériau fibreux de type isolart (méthode inteme
1200 x 600 plagues andennes / o) de truitement)
Lots 001 - Batiment LWOFF > E: 3
: Salte 13.024 - Panneaux et - Weka u fibreuiy i type beotent Mo 2/2 . Fibres damiante non
plaques : Faux plafond type 1 - Jo). / Dasa déseches
1200 x 600 plagques andennes
015 | 343500/ Lots 001 - Batiment LwoFF | Matérlau souple {fibrew) (blanc); MET 1/2 | Calcnation et/ou | Fibres damisnte nan
> Etage 3 : Salle 13.024 - Panneaux Adebrisy Tiwiidé type ook / X206 attaque sckde ddsecies
ot plagques : Faux plafond type 2 (belge} {méthode inteme
rocent / Lots 001 - Bitiment IWOFF o iraltement)
> Etage 3 : Salie 13.024 - Panneaux
et plagues : Faux platond type 2 Sostirine flbru de tye et mowr | 2/2 - Fibres ¢'amiznte non
récent (beige} / D454 déeciées
016 | 343901/ Lots 001 - Bitiment LwoeF | Matériau ce type peinture {blanc) ; MET | 1/2 | Calcnation et/ou | Fibres d'amiante non
> Etago 3 : Salfe 13,002 - Panneaux masérisu seeni-cur fibreux de type ] X206 attogque acide détecies
et plaques : Faux plafond type 3 - faweplatonds (balgal ; mmitgriau (méthode inteme
500 x 500/ Lots 001 - Bitiment ooy o de tratemerz)
LWOFF > Etage 3 : Salle 13.002 -
Pannesux et plagues : Faux
plafond type 3 - 600 x 600
017 | 343902/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | Matériau cur {beige) ; matédau dur MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'smiante non
> Etage 3 : Circulation - Endults & (transpareen) ; matérizu souple /a6 taque acide déecbes
base de plitre ou dment ou autres lhmm w“ ':""&w 1smatériou {méthode intame
projetds, lissés ou talochés : ! die traitement)
Enduit mural / Lots 001 - Bitiment
LWOFF > Ftage 3 ; Circulation -
Enduits 3 base de plitre ou dment
ou autres projetds, lissés ou
talochés : Enduit mural
015 | 343503/ Lots 001 - Bitiment LWOSF | Matériau ce type peinture {beige) ; MET 1/2 | Calcnstion etfou | Fibres 'amisnte non
> Etage 3 : Salle 13.021 - Colles de pkatiria) dii de i chmart-colle | X206 attaque acide détecies
faiences : Colle de falence murale (R} (méthode inteme
do paillasse andenne / Lots 001 - de traitemer)
Bitiment IWOFF > e 3: Salle
umz-c«mde&,:ca:cae Mirtériau dur de type ciment-colle MET 1/2 | Calcnation atfou | Fibees c'amiznme non
de faience murale de palllasse laris) /a6 ataque scide désectées
ancienne (méthode inteme
oe Traitement)
\ d o oo & n'est

laboratoite. Les exmls Seraifids par o symbale * ne sot pas inclus dens i portde
Eurefine Lab Environment Testing Portugai, Unipessoal Lda.

Rua Marte de Aém, 62

4580733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

orisde que s0us s2 forme Intégrale, i comporte 7 page(sh. Le prdsent rapport ne concerne que |es objets soumis & |"essal tels qulls ont €44 regus 2w
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Hac

- ecreditacao
Unipessoal Lda. =
ISOVEC 17003
_bwin
N’ de rapport d'analyse : AR-22-EK-062243-01
b Préparamion
. pchnigue
::h R“;ﬂ":“ D‘:""""I"’" utskcdn | Nb peep/ Résultats
! ot { Molyste | Wb gilles Type
ou lemes

019 | 343904/ Lots 002 - Batiment LWOFF :'m"""']“ sorni-dur du type dale de MET | 1/2 | Calcnation et/ou N
> Etage 3 : Salle 13.003 - Dalles / X206 attage scide Flhess £ nmiante de
plastiques : Dalles de sol 30x 30/ (méthode inteme type Chrysatie
Lots 00 - Batiment LWOFF > Etage 3 de waitement)

: Salle 13.003 - Dalles plastiques : Matériau da type colls bitumineu
Dalles de sol 30 x 30 e Batadin “ | wow | 2/2 . i
o Fllirws o amiaeste de
Type chrysorse

020 | 343905 / Lots 001 - Batiment LWOFF | Matniaw oo ’V‘;“"" e MET | 172 | Calcination etfou AN
> Etage 3 ! Salle 13.003 - Colle : (gris) ; m Illnuu !WH ) .l:a':uw';- / xa06 attaque acide Fibrex Fumisnte do
Coolle noire / Lots 001 - Batimant “u.;"id(l"ﬂ (méthode inteme type chrymotiv
LWOFF > Etage 3 : Safie 13,003 - de traitement)

Colle : Coolle noire Matériau de type colle bitumineux MOLP 2/2 &
puie) / Dasa Fltmes of arevassthe e
type chipsotin

021 | 343906/ Lots 001 - Bétiment LWOFF m:’"”“;‘:."zxm MET | 1/2 | Calination evfou VAN
> Ftage 3 : Salle 13.003 - Ragréago i e [ X206 atlgue acide Fibre: <umisnte do
Ragréage sous dalles de sol 30 x 30 (méthode intema typa chrysctie
/ Lots 001 - B&timent LWOFT > Etage de traitement)

3 : Salle 13.003 - Ragrédage : s

Rogréage sous dalles 02 Sl 30 X30 | marérins e rome calle by mowr | 2/2 - PN
(mair) ; muanérisy semi-cur de type / 3 Fitires of nmiaste te
ragréage (gris) ; matésiau cur de type chrysotés
type mortier, béton, chape (gris)0)

027 | 343907/ Lots 001 - Bitiment LwosF | Matérlau souple de type MET 1/2 | Calonation et/ou | Fibres dsmizeme non
>Etage 3 : Salfe 13.019- Les revitament de sol (beige) ; / X206 attaque acide détecties
plastique avec sous-coudhe matéri de type colle faune) (méthode inteme
Revétement de sol en lds/ Lots de Traitement)

001 - Batiment LWOFF > Etage 3 :
Salle 13,019 - Les plastique avec
sous-couche : Revitement de sol
en e
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Hac

. -utdiufio
Unipessoal Lda.
10708
ISOMEC 17073
e
N’ de rapport d'analyse : AR-22-EK-062243-01
s Préparation
. echnigue
:h R“thnmt e Dacﬂp'(llon et g bl
! paee / Aoolyste | Nb gilles Type
ou lames
023 | 343908/ Lots 001 - Btiment LWOFF | Matériau souple de type MET 1/2 | Calcknation et/ou | Fibres d*amiante non
> Etage 3 : Salle 13.019- Colle ! revésement de sol (beige} / v attaque scide diecibes
Colle du revétement de sof en lés (méthode inteme
sur carrelage 10x 10 / Lots 001 - d# truitement)
Batiment LWOFF > £ 3:5alle
13.019-m:ca:fmmm m m c:’: ’;l:.w;; mET 3/2 | Ciconotion:] Moves Psesdocseron
J 1287 attague scide détectfes
de sol en Iés sur carrelage 10x 10 ragréage (gris) Indthods .
de traftement)
Matériau cur de type brique MET 1/2 | Calomation etfou | Fibres d'amiante non
(orarge}fi) / ¥ anaque acide détecibes
[méthode inteme
de traivement)
024 | 343509/ Lots 001 - Bitiment LWOFF | Matériau ca type painturs (Blanc) ; MET 1/2 | Calcinution etfou | Fibres amiante non
>Etage 3: Salle 12010 Pannesux | Teieri Semhowr MRS VB |/ v stteque acide decibes
et plaques : Faux plafond type 4 - ‘:_::. 2 "’r") R (méthode inteme
600 x 600 / Lots 001 - Batiment {beige e truitement)
IWOFF > Etage 3 : Safle 13,019~
Panneaux et plagues : Faux
plafond type 4 - 600 x 600
025 | 343910/ Lots 001 - Bitiment LwWOFF | Matériau ce type paimturs (blanc); MET 1/2 | Calonation etjou | Flbres damiante nan
> Etage 3 : Salte 13.019 - Pannesux rratiriau semi-dur fibrsux e type /Tr57 attaque ackie déseciies
et plagues : Faux plafond type 5 / mmzw' s matheiay iméthode inteme
Lots 001 - Batiment LWOFF > Etage 3 de traitement)
: Salle 13.019 - Pannoaux ot
plaques : Faux plafond type 5
026 | 343911/ Lots 00 - Batiment LWOFF | Matériau ce type peinture (beige) ; MET | 1/2 | Calcinmon etfou | Fibres d'aminte non
> Etage 3 : Salte 13.009 - Endults & L“:""d‘:" iy Moeier, / v attaque scide désacries
base de plitre ou dment ou autres n, chape (beige) (méthode intema
projetés, lissés ou talochés ; de traitement)
Enduit mural ponctuel / Lots 001 -
Batimont IWOFF > Etage 3 ; Salle Matérizu dur e type morsier, MET 1/2 | Caldnation evfou | Fibres d"amisme non
13.009 - Enduits b base de plitre biton, chepe rk) / 1257 sttague scide dercibes
ou ciment ou autres projetés, V"ﬁ"‘f" Inteme
lissés ou talochés : Enduit mural traitement)
ponctuel
027 | 343912/ Lots 001 - Bitiment LWOFF M“‘“"‘:‘""’*‘“‘"W“ MET 1/2 | Calcnation et/ou | Fibres damiante non
> Etage 3 : Salle 13.010 - Enduits b L‘:":‘“""“"' e | ¥ attaque scide dbtecries
base de platre ou dment ou autres n, chape (gris) + (beige) (méthode inteme
projetés, lissés ou talochés : de wruitement)
Enduit mural ponctuel / Lots 001 -
Batiment (WOFF > £tage 3 Salle Mutériau dur de type mortler, Mt 1/2 | calcnmion etfou | Fibres damisnte non
13,010 - Enduits & base de pldtre bleon, chape larts) + {belee) s attaque scide détacthes
ou ciment ou autres projetés, h:hdl Inteme
lissés ou talochés : Endult mural trattemert)
ponctuel
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, |Fac

» acr!dlucno
Unipessoal Lda.
1070%
ISOMEC 17023
Ersaimn
N’ de rapport d'analyse : AR-22-EK-062243-01
53 Préparamion
Nu echnigue
éch. Rﬂm' De:""":lm" utthsdn | Nb prep/ Résultats
o= / Aoalyste | Nb gilles Type
ou lemes
028 | 343913/ Lots 002 - Bétiment LWOFF | Matérlau dur {trensparenc) ) MET 1/2 | Calcknation et/ou | Fibres d"amiante non
> Etage 3 : Salle 13.011 - Colles de ratiriau de type colle iaune) / ¥ attaque scide dérecides
falences : Colle de falence de (méthode inteme
palliasse ponctuslle / Lots DDL - de ruitement)
Batiment LWOFF > Etage 3 : Salle
13.011 - Colles de falences : Colle
de falence de pallasse ponctuelle
Observation{s) dchantillon(s)
(1) Cé résultat & été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couchels)

(i) Les nbres d'amiante ont &1é détectées dans le maténiau de rype colle bitummeux (noir), Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas &re sépards et analysés séparément, en conséquenda, en rakon du
risque d'intercontamination, b résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de ka couche
(i) La totalité des composants décnits a €26 utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera Impossible

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique & Lurniére Polarisée (MOLP) réalisée &

portir du Guide HSG 248 de 2021 - onnexe 2

MET: Détermination Fibves d’omionte. Traitement por calcination et/ou attoque acide. Détection et identification par
0 Tronsmission équipée d’un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée 0 portir de lo norme : NEX

43-050: Juiliet 2021, P-PS-SOP3368 ; version 7

Notes :

1: Les informations de tragabiité sont Ssponibles sur demande. | ext 3 noter que ce PO en frangals est une
cogle de le version originele do rappont e largus portuga e ot stodede en Imame par e leborstoke, - 2@ Seuf
I=formation cortralre ser ce repport, Je laboratokre sépare |'échartifion tranamis par le demandeur pour cne anaiye
par Des cor dberits Wmuand mumﬂmwmd«dnmuuw‘m*&m
famatyse. - 3 : Le présent rapport ne que les anahy ément 3 sonoffre et §
rm«ua1«mmxhlmnmmamhm-m«wnmmmmu.mw'm
massifs , La mention sur le rapport d'une technlioue canaiyse par MET indicue que jes dchantilions ont 404 traltds
welon "annese 2 do guide HSG 248 (MOLP) maly sans sboutir & un résultat conchaif. - 4 : Pour ls secharche d'smiamts
dana les matdriau, le imite de désection garantie sar prise d'essal dans bes matdriaux {en MOLP ot fou en MET) et de
0.X% e masse. - 5 - "Fibres d'smiante non détectdes® 3u MOLP, signife que la couche peut recfermer une teneur
Infdrieure &k la Tmite de détection gararntie de fibre d'amiarte opticuement cbserwisie, Four dire opticuenent
obzervabie, une fibre dolt avoir un dambtre supdrieur 2 0.7 um. "¥ibees d'smiante non détecbbes™ au MET sipnifie que
s conche poct renfurmer uoe boeur infie & 18 limfle de d parantie de fioce d 'amiante, - £ La portde
d'accréditation du labortoie est référencée sous le 1" 107051 et ext disponible sur Mto/ www.pocot/. - 7: L st
des mithodes avec d! flexibies Sl paut e Ibe s

Iittps/ ewew 2urofing ot/ar e/ ourofins-ab-er #-4mthg-portups/laboratdcio-de-and lsede
Vade/, <8¢ umnmnmlma-uwucuem -9: meamumnmm
réglemantaires subants : Décret n* 20174855 du § mal 2017, Décret »* 2015-251 2u 27 mars 2015, Décretn®
2011629 du 3 joln 2018, Arritd du Ler octobre 2019 JORF #0245 du 20 octobir 2019 teetw n* 18], - 10 : Le
mm&uumkmwcnlm‘m:saerm&duummaw‘rl-m:t
Ndentification ¢" siante S&ibérdmant ajoutd cam les Srisux et pr 1

P

Microscopie

Validé et approuvé par :

flausa

-;—c\z.\zea' oo

Févia Ferreira
Technicien de lsboratolre

\ d e o & n'est atorisde que sous 52 forme intéprale, i comporte 7 page(sh. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & 'essal tels qu'lls ont &4 regus 2w
laboratoine. Les exsls iSentifids par o symbale * ne 502t pas incius dens 2 portde ¢'accrbdtation,
Eurofing Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rus Morte de Akm, 62
4580733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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13.4 ANNEXE — PROGRAMME DE REPERAGE

Liste A mentionnée a [l'article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocage

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIEROU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons «en dury et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (Iégéres Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et enfourages de
et préfabriquées), gaines et coffres. poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton

+pldtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de
sol.

3. Conduifs, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).

Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux
Bardages et facades 1égeres. bitumineux.
Conduits en toiture et fagade. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
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Liste C mentionnée a I'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIEROU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d'étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume
(«shingle »), pare-vapeur, revétements et colles. Rivets,

faftages, closoirs...

2. Facades
Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages. Plaques et «bacsy en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Appuis de fenétres.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons
légeres ou préfabriquées. Gaines et coffres
verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, enfourage de poteaux (carton, fibres-ciment,
matériau sandwich, carton +platre), peintures infumescentes, panneaux de cloisons, jonction
entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : fresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

Vantaux et joints.

4, Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces
enfre structures.

Gaines et coffres horizontaux. Faux

plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton- amiante, fibres-
ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de frémies, jonctions avec la facade, calfeutrements, jointsde dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et

plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol ('analyse doit concerner chacune des couches durevétement).

Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses,  les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduifs, revétement bitumineux des fondations.

Sous-couches des fissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres- ciment), colles des
carrelages.

6. Conduits, candlisations et équipements

Conduifs de fluides (air, eaux, aufres fluides). Conduits
de vapeur, fumée, échappement. Clapets/volets coupe-
feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduifs en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet,
rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres. Trémie,
machinerie.

Portes et cloisons palieres.
Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogenes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaquesisolantes (intfemes
et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, fresses, joints, calorifugeages, peinture anficondensation, plaquesisolantes, fissu
amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

Le bureau d'Etudes LEI entend par panneaux de cloison des panneaux préfabriqués et démontables.
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13.5 Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable d I'évaluation et d la prévention des risques
liés a la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le b&timent et des personnes appelées d intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient
jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise & jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et
des différents infervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre
la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprées rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le
propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque
batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont d I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure
les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent
longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de I'exposition & I'amiante. Le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement
d'épanchements pleuraux (liquide dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la
plevre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogenes, comme la
fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en
1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
d'usure ou lors d'interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont
pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet
d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations
émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels
soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel d des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des
articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du fravail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-
129. Cette certification est obligatoire & partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
I'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du fravail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une candalisation calorifugée a I'amiante.
L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures
nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.
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Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter
la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque
utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS & I'adresse
suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant d un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des
déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filires, bdches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére d ne pas
provoquer d'émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions
générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de
matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitdt que possible, des que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b) Apport en décheterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre
envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de
déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d) Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d'élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :
- de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
I'aménagement et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;
- de la mairie ;
—ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de |'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible surinternet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui
garantissant I'effectivité d'une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent
dans une décheterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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13.6 ANNEXE — ATTESTATION D’ ASSURANCE

Votre Assurance
» RC PRESTATAIRES
- A
L
LEI

81 RUE DE GERLAND

Assurance et Banque

69347 LYON CEDEX 07 FR

COURTIER

CREA

68 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Té1: 047852 26 20

Fax:04 78 6506 62

Email : CREA@WANADCOFR
Porteteullle : 0201270484

AXA France IARD, atteste que ;

Vos références :

Contratn’ 10128485304

Chent ' 0696414520

LEI (en tant qu'Assuré Additionnel au contrat|

81 RUE DE GERLAND
69347 LYON CEDEX 07

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10128485304 ayant pris effet le 01/01/2019 garantissant les

consequences pecuniaires de 1 Responsabiite Civile pouvant ki incomber en cas de dommages corporels,

maténels et Immarériels Causés aux ters, gu fat des aCtwiés garanties.

Activité 1

1/Etablissement des dossiers de diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier

visés par l'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation

*constat de risque d'exposition au plomb Article L 1334-5 et L 1335 du Code de la Santé Publique
*étar mentonnant ia présence ou Fabsence de materiaux ou produts contenant de Famiante.mesures

d'empoussirement amiante Articie L 1334-13 code de |2 santé Publique

*état relatf A a présence de termites Article L 133-6 Code de |2 santé publique
*état de linstaliation de gaz peéwvu 4 larmcle L 134-6 Code de La construction

*état des nsques naturels et technologiques prévu & larticle L134-6 du Code de l'environnement dans les zones

mentonnees au meme article

*le aragnostic de performance énergétique prévu Ancle L1 34-1 Code de Construction et de I'habitation
*I'é1ar de linstallation inténewe d'électricite Article L134-7 du Code de la Constructon et de 'habitation

2/Missions dans les domaines :
*etat de superficie des lots de coprariéte | dit Lot Carrez )

“mesure ge perméabilité 4 1air, infiltrometne
*diagnostic énergetque | Type ADEME)

AXA France IARD SA

4799030 Ewos
T AL RCS Noruerre
ten' TR 1A 722057 480
oL (88 Garareies pardes por ANA Asunance

S0 socwy - 313 Teer,
Erdrepnse régpe o e
Opdvaons dassuanoes o

Cedex 72205

ATTESTATION

100E 2620220118

1/3
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*diagnostic micro biclogique

*diagnostic d'assainissernent etde reperage de radon et de legionellose
*diagnostic déchet de démaliton

* diagnostic prét conventionne norme dhabitabilité

* diagnostic Nnormes ascenseurs

* diagnostic pollution des sols

*diagnostic monoxyde de carbonne

*diagnostc controle periodique amiante

*diagnostic amiante avant travaux/démolition

*diagnostic dossier technigue amiante

*diagnostic recherche de plomb avant travaux

*diagnosnc sécurité piscine

*Loi SRU diagnostic technigue immeuble

*diagnostic en deperdition thermique par thermographie infrarouge
*états des heux

Activité 2

Assistance a maitrise d'ouvrage dans la définiion des mesures de prévention des risques géndrés par une opdration
sur-les tiers | travailleurs autres que ceux du chantier de l'opération pour laquelle le client est mandaté, public et ou
riverains notamment | et veille 3 la bonne application de ces mesures . au regard des obligations du maitre
d'ouvrage définles aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code Ciwil,

Missions de coordination de secunté deéfinies par I3 Loi du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'application,
effectudes par les salariés de FAssure répondant aux critéres de compétences requis par le décret du 23/12/1994 (
Niveau 1/2/3 ) pour les salariés dénommeés :

Monsieur Ludovic DAMIEN

Monsieur Francois LAKRICHI

Monsieur Georges PRESLE

Madame Ingrid FABRE |coordinatrice SPS depuis le 01.03.2022)

Evaluation des risques professionnels pour rédaction Document Unique | Décret 2001 -1016 du 05 Novembre
2001 |

Assistance et évaluation des systémes d'Hygiene Sécurité Environnement ; définition et évaluation de Ia politique
de sécurité de l'entreprise | personnes , matériels, conditions de travail et respect de lenvironnement |, definition
des actions de prévention

Audit chantier dans le domaine de lygiéne et de la sécurité

Audit, assistance, prévention dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité notamment dans fe cadre du Décret
2002-1992

A I'exclusion de toutes études/conseils liés aux systémes de protections incendies/vol
A I'exclusion de toutes études conseils portant sur la modification, extension, création,
rénovation d'ouvrages de batiments .

AXA France IARD SA
Sorcte aramme au capital de 214 799 030 Ewres 2/3
Swacpe oo : 313 Terrasses de TArche - 92727 Nanterte Codex 722 057 460 RCS. Nenterre
Entreprise régie par le Code des asiurances - TVA intracommunautare n' FR 18 722 057 460
Operations d sssurances exonerées de TVA - art. 261-C CGI - sad pour kes garanties partees par AXA Assistante
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Maontant des parantieos of des Tranchises

(Lorsgu um rodmme simatie met on jow sinuitandswnt SiffGieates gacanties, | engage ment maximem e Fassuiow
nescdde paa. pow Femmumhie des domumapes, e plus Slove dos montants [rovs pour Oos garantees, aina guil est

precing A Particle 6 3 des comditions gendrales)

Town doswmages corpesvis, muténeis of
snenaténehs comsécutity confondus 9000 D00 € par anode d ssauranoe
(mmres ue ceux visds i pusragraphe
“autres gavanties’ o apnis)

Dot |
Dhosnmsages corporcis 9000 000 € pur annde d sssursnce

Dommuages maténiels of immaténels
consdennrs confomdos 1 SO0 000 € par annde o assirnee 6 000 ¢

Fauie inescusable (domumapes conpeaels )

tarticle 2.1 des conditions géndrales) 2 000 000 € par annde d sssurane o€
dont 1 000 000 & par staistrg

A . e & 'envir

O dotmsages confondus) Garticle 3 1 des 750 000 € par anode O assurance 1%

conditions péndralkes) Mini : SO0 ¢

Maxi: | SO0 €

Drormrmage s ttusteriels mon conséoutils

(selon extension aux comditions 1000 0060 € par aoode O assurance A sone

particulieres)

Donmmmages aus biens conles

Oasedom extem bon pus combitions 100 000 € par sinmire T50€

partculidéres)

Rocomtitution de documents’ médias

confids TO 000 € powr simisre T80

(sclon extension sax conditions

particuliéres)

La présente auestavon, qui ne peut engager I'Assureur au-detd des limites et conditions du contrat €n cours
d'établisserment auquel elle se référe, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

Sa validité cesse pour les risques situds a I'Etranger dés lors que l'assurance de ces dermiers doit étre souscrite
conformément a la Légslation Locale auprés d'Assureurs agrées dans la nation considérée,

La présente attestation est valable pour 12 période du 01/03/2022 au 01/01/2023 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas préevus par le Code des Assurances ou

le contrat.

Falt a PARIS Ie 18 Janvier 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA
Souete aramme au capital de 214 799 030 Ewres
S vaoa : 313 Terrasses de TArche - 92727 Nanterre Codex 722 057 460 RCS. Nanterre
Entreprise régie par le Code des asiurances - TVA intracommunautare n' FR 18 722 057 460
Opérations d assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sndf pour ke goranties partees par AXA Assistange
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13.7 ANNEXE — CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

cofrac

CERTIFICATION Bureau ."‘nnn“:l;.}‘,arnv-v'-‘ulr‘nlu Ne d rtifi
DF PERSONNES e certification
B2C 1093
Accrastation
40657
PORTEE

TEPOMEL S CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée & :
Jérédme CHICHERY

Dans les domaines suivants :
Amiante sans mention : Secteur B : certification des persannas réslisant des missions de repérage et de disgnostic de I'état de
conservation des matériaux et produits cantenant de "amiante
Obtenue e : 29/06/2022 Valable Jusqu'au : 28/06/2029*

Arvéte Ou 24 décernbee 2021 Séfinssant les tritires de cortification des opsrataurs ce di an wt Ses o ae L
organeemes de certification

des

Amiante avec mention : Secteur Bois : certifNication des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de
conservation des matérisux et produits contenant de l'amiante

Obten w1 29/06/2022 Valable Jusqu'au : 28/06/2029*

Arrdte Su 24 decembre 2021 GaNnissant les Crithres de CRrtiNoation des OpAratewrs de GIAGNOSTIC tECNNIGUE ot Oes Orgonismes de farmanion et ¢'acordditation des
orgarssmes de certifcation

Fait 8 STRASBOURG, le 20 julllet 2022

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

]

*Sous reoerve du respect des dispositions contractuslies of des résultats positifs de la survelilance.
La conformatd ce cette cartifcation paut Gtre vinfide sur le slte . www.b2e-france.com

) a-mal : b2 corange . Ifr www.b2c-france.com
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13.8 Annexe - Autres documents

Sans objet.
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