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Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et avec I'accord écrit de son signataire.
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» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I’amiante :

) ., s L Référence
Elément Etage Zone Quvrage Partie d’ouvrage Critere de décision ZPSO/CPSM
Porte aval - . . . Résultat d’analyse
rive gauche Extérieur | Equipement Berge Peinture bleue sur métal (P001) ECS001
E\%t%%\@l Extérieur | EQuipement Berge Peinture bleue sur métal | Résultat d’analyse ECS001
Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal Result?atod gnalyse ECS016
Porte amont - (PO58)
rive gauche Extérieur Peinture grise + peinture | Résultat d’anal
Equipement Bordée extérieure € ©9 pe esultat d analyse ECS013
noire sur métal (P059)
Equipement FER I Peinture grise sur métal Resul’;e;todzg)nalyse
. L . . Résultat d’analyse
Equipement | Planche de bordée int Peinture grise (P025) ECS013
. . . . Résultat d’analyse
Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal (P033) ECS016
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal Result?jtocégnalyse
Porte amont (. ( )
five droite | =XM1 Peinture grise + peinture | Résultat d’analyse
Equipement Renfort de bordée ©9 p u ¥ ECS016
noire sur métal (PO54)
. . Peinture grise + noire Résultat d’analyse
Equipement Bordée renfort sur métal (P055) ECS016
. . Peinture grise + peinture | Résultat d’analyse
Equipement | Planche de bordée ext hoire (PO56) ECS023
Equi . . . Résultat d’analyse
quipement | Planche de bordée ext Peinture grise (P030) ECS023

» Dans le cadre de la mission
contenant pas d’amiante :

décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne

, . . , Référence
Elément Etage| Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critere de décision ZPSO/CPSM
Er?]lé'r?te Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
Equipe Tablier de porte (partie Peinture grise sur métal Résultat d’analyse ECS002
ment verticale) (P002)
Equipe | Fer | de souténement de Peinture verte sur métal Résultat d’analyse ECS003
ment passerelle (P003)
Equipe Passerelle Peinture verte sur métal Result?)to%jnalyse ECS004
Porte aval | Exté | _Mment ( )
rive gauche | rieur ; 4 )
Equipe Passerelle - Garde-corps Peinture bleue Résultat d'analyse ECS005
ment (P005)
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Bride Peinture bleue (P006) ECS006
Equipe . Résultat d’analyse
ment Berge Béton (P007) ECS007
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Renfort de porte Peinture grise sur métal (P00S) ECS008
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, ., . L Référence
Elément Etage| Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision ZPSO/CPSM
Equipe . . . . Résultat d’analyse
ment Tourillon Peinture grise sur métal (P009) ECS009
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment FER | Peinture grise sur métal (PO10) ECS010
Equipe . . . . Résultat d’analyse
ment Tourillon Peinture grise sur métal (P046) ECS009
Equipe . Résultat d’analyse
ment Berge Béton (PO50) ECS007
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Bride Peinture bleue (P049) ECS006
Equipe FER | (Horizontal partie . . . Résultat d’analyse
ment basse) Peinture grise sur métal (P040) ECS010
Equipe | Fer|de soutenement de Peinture verte sur métal Résultat d’analyse ECS003
ment passerelle (P048)
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Passerelle plinthes Peinture bleue sur métal (P044)
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Renfort de porte Peinture grise sur métal (P036) ECS008
Equipe Planche de bordée ext Peinture grise sur métal Result:'aDtO%?nalyse ECS002
Porte aval | Exté | Mment ( )
rive droite reur | equi : )
quipe P . . . Résultat d’analyse
ment Planche de bordée int Peinture grise sur métal (P038) ECS002
Equipe Renfort de porte . . . Résultat d’analyse
ment (Croisillon) Peinture grise sur métal (P039) ECS008
Equipe Planche Qe bordée ext Peinture grise sur métal Résultat d’analyse ECS002
ment partie basse (P0O41)
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Passerelle Peinture verte sur métal (P045) ECS004
Equipe FER I (Vertical partie . . . Résultat d’analyse
ment haute) Peinture grise sur métal (P047) ECS010
Equipe Passerelle - Garde- Peinture bleue Résultat d’analyse ECS005
ment corps/poteaux (P043)
Equipe Patin Caoutchouc armé Résultat d'analyse ECS024
ment (P035)
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Support de Patin Peinture grise (P042)
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Planche de bordée Peinture grise (P013)
Equipe . . . . Résultat d’analyse
ment Tourillon Peinture grise sur métal (P0O18) ECS018
Equipe . Résultat d’analyse
ment Berge Béton (P021) ECS021
P_orte amont E_xte Equipe Berge Peinture bleue sur métal Résultat d'analyse ECS012
rive gauche | rieur | ment (P0O12)
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Bride Peinture bleue (P022) ECS022
Equipe FER | (ho,rlgontal partie Peinture grise sur métal Résultat d’analyse ECS020
ment supérieure) (P020)
Equipe | Fer | de souténement de Peinture verte sur métal Résultat d’analyse ECSO11
ment passerelle (PO11)
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, ., . L Référence
Elément Etage| Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision ZPSO/CPSM
Equipe Passerelle Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS014
ment (P0O14)
Equipe . . . Résultat d’analyse
ment Renfort de porte Peinture grise sur métal (PO16)
Equipe Tablier de porte (partie Peinture grise sur métal Résultat d’analyse ECS015
ment verticale) (PO15)
Enqulcjelrﬁ)te Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
Equipe . Peinture grise + peinture Résultat d’analyse
ment Tourillon noire sur métal (PO51) ECS018
Equipe FER | (horizontal partie . . . Résultat d’analyse
ment supérieure) Peinture grise sur métal (PO57) ECS020
Equipe | Tablier de bordée (partie | Peinture grise + peinture Résultat d’analyse
g . ECS015
ment verticale) noire (P0O60)
Equipe ) ) . Résultat d’analyse
ment Passerelle - Garde-corps Peinture bleue (PO17) ECS017
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Passerelle / plinthe Peinture bleue (P019) ECS019
Equipe . . . . Résultat d’analyse
ment Tourillon Peinture grise sur métal (P031)
Equipe . Résultat d’analyse
ment Berge Béton (P032) ECS021
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Bride Peinture bleue (P034) ECS022
Equipe | Fer | de souténement de Peinture verte sur métal Résultat d’analyse ECSO11
ment passerelle (P024)
Equte Passerelle Peinture verte sur métal Resulte;todzgnalyse ECS014
Porte amont | Exté | MeN ( )
rive droite rieur ; . s
Equipe Passerelle / plinthe Peinture bleue Résultat d'analyse ECS019
ment (P026)
Er?‘léfte Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
Equipe | Partie supérieure Bordée | Peinture grise + noire sur | Résultat d’analyse ECS020
ment (Fer 1) métal (P0O53)
Equipe . . Résultat d’analyse
ment Berge Peinture bleue sur métal (P023) ECS012
Equipe Passerelle - Garde- Peinture bleue Résultat d’analyse ECSO017
ment corps/poteaux (P027)

Commentaires :

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

Une partie de I'équipement concerné par les travaux est immergé. il est possible que certains éléments n’aient pu étre
identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Légende :
ECS:
CPSM :

Ensemble de Composants Similaires
Couche présentant des similitudes de matériaux
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! Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et
réseaux divers.

Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY

Référence de I'ordre de mission : 83504-166243 SUR ESCAUT

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Adresse du propriétaire : 160 Rue du Chauffour 59300 Valenciennes

Représenté par : M. THERY

Donneur d’ordre : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Accompagnateur : M. THERY

Opérateur ayant réalisé le repérage : PLAZA Karine

N° de certification de I'opérateur : CPDI5424 Organisme : I.Cert

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
N° de Siret : 48333631900064

RCP-compagnie-n° de police : AXA IARD - 10800807204
Identification compléte du site concerné :

Dénomination : Ecluse

Adresse compléte : Ecluse n°3 de Bruay sur I'Escaut - 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT

Autre  renseignement  permettant
d’identifier avec certitude le site
concerné :

Identification du laboratoire :

Nom : ELAJI‘.OfInS Analyses pour e N° d’accréditation : | 1-1593
Batiment Nord
Adresse compléte : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

: Programme détaillé de Travaux du donneur d’ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d’éléments a inspecter :
Le périmétre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmétre du repérage : locaux et parties d'immeubles
concernés (zone d’intervention)”

Remplacement des vantaux de I'écluse.

- Périmétre du repérage : éléments et parties d’éléments concernés (zone d’intervention) :

» Liste des éléments / Parties d’éléments visités

Eléments et parties d’éléments

Porte aval rive gauche

Porte aval rive droite

Porte amont rive gauche

Porte amont rive droite
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> Liste des éléments non accessibles :

Parties immergées des vantaux de I'écluse.

» Liste des parties d’éléments non accessibles :

Parties immergées des vantaux de I'écluse.

» Liste des parties d’éléments non accessibles :
(Impossibilité technique d’effectuer un prélévement et/ou un sondage)

Parties immergées des vantaux de I'écluse (Bordée, renforts, protections...)

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme
de travaux.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélévement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque électrique
ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé
apres l'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immédiate des travaux et
d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de 'INRS et de 'OPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est
possible que certains éléments n'aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations
approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de I'accés au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Bateau VNF.

» Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport a la norme NF X 46-102 et justification de cet écart :

A la demande du donneur d’'ordre, il a été réalisé moins de prélévements que les recommandations définies dans le tableau de
I'annexe A de la norme NF X46-102 — Novembre 2020
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» Dates et nature des visites sur site :

Date Objet
06/01/2025 Diagnostic avant travaux lére visite.
06/05/2025 Diagnostic avant travaux 2éme visite.

» Analyse documentaire :

Auteur / Société

Titre

Date

Objet

VNF

Programme de travaux

23/12/2024

Voir le descriptif des tr

avaux.

» Rapports précédemment

Néant

réalisés :

Information relative aux conditions spécifique du repérage :

Une partie de I'équipement concerné par les travaux est immergé. il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

» Les éléments, en particulier ceux figurant dans les documents transmis par le DO, a partir desquels il a conclu a la nécessité
d’engager des repérages ; Aucun document fourni par le DO

» La stratégie de prélévements mise en ceuvre ;

» Les motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélevements tel qu'indiqué en Annexes A, B et C pour
chacun des matériaux et produits repérés et par ZPSO ; A la demande du DO il a

» Les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d’influencer l'interprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; NEANT

» Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d’influencer I'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; NEANT

- Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

> Matériaux et produits contenant de I'amiante :
Elément | Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision zﬁgfg);ggcsem
Porte
aval rive |Extérieur|Equipement Berge Peinture bleue sur métal | Résultat d’'analyse (P001)| ECS001
gauche
Porte
aval rive |Extérieur|Equipement Berge Peinture bleue sur métal Résultat d’analyse ECS001
droite
Porte Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal | Résultat d’'analyse (P058)| ECSO016
amont Extérieur i ; ;
rve Equipement Bordée extérieure Pelntur(_a grise + pelnture Résultat d’analyse (P059)| ECS013
gauche noire sur métal
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, . L L Référence
Elément | Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision ZPSO/CPSM
Equipement FER | Peinture grise sur métal | Résultat d’analyse (P029)
Equipement| Planche de bordée int Peinture grise Résultat d’analyse (P025)| ECS013
Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal | Résultat d’'analyse (P033)| ECSO016
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal | Résultat d’analyse (P052)
Porte
amont - ; . Peinture grise + peinture | . ;
Hve Extérieur| EQuipement Renfort de bordée noire sur métal Résultat d’analyse (P054)| ECS016
droite . - -
Equipement Bordée renfort Peinture grise +noiré | pasultat d’analyse (P055)| ECS016
sur métal
Equipement| Planche de bordée ext Peinture gr:IOSi?; peinture Résultat d’analyse (P056)| ECS023
Equipement| Planche de bordée ext Peinture grise Résultat d’analyse (P030)| ECS023
> Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :
p L N s Référence
Elément | Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critere de décision ZPSO/CPSM
Equipement Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
. Tablier de porte (partie . . . Résultat d’analyse
Equipement verticale) Peinture grise sur métal (P002) ECS002
. Fer | de souténement de . . Résultat d’analyse
Equipement passerelle Peinture verte sur métal (P003) ECS003
. . . Résultat d’analyse
Equipement Passerelle Peinture verte sur métal (P004) ECS004
Equipement Passerelle - Garde- Peinture bleue Résultat d’analyse ECS005
Porte corps (P0O05)
aval rive |Extérieur 4 )
gauche Equipement bride Peinture bleue Result(z;to%g;alyse ECS006
. . Résultat d’analyse
Equipement Berge Beton (P007) ECSO007
. . . . Résultat d’analyse
Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal (P008) ECS008
. . . . . Résultat d’analyse
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal (P009) ECS009
Equipement FER | Peinture grise sur métal Result(:’aatoig;alyse ECS010
. . . . . Résultat d’analyse
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal (P046) ECS009
. . Résultat d’analyse
Equipement Berge Béton (PO50) ECSO007
Equipement Bride Peinture bleue Résultat d'analyse ECS006
(P049)
Porte
aval rive |Extérieur . FER | (Horizontal partie . . . Résultat d’analyse
droite Equipement basse) Peinture grise sur métal (P040) ECS010
Equipement Fer | de souténement de Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS003
passerelle (P048)
. . . . Résultat d’analyse
Equipement Passerelle plinthes Peinture bleue sur métal
(P044)
Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal Résultat d’analyse ECS008
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Elément | Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision zﬁgfg;ggcsem
(P0O36)
. . . . . Résultat d’analyse
Equipement| Planche de bordée ext | Peinture grise sur métal (P037) ECS002
. . . . . Résultat d’analyse
Equipement| Planche de bordée int | Peinture grise sur métal (P038) ECS002
. Renfort de porte . . . Résultat d’analyse
Equipement (Croisillon) Peinture grise sur métal (P039) ECS008
. Planche de bordée ext . . . Résultat d’analyse
Equipement partie basse Peinture grise sur métal (PO41) ECS002
. . . Résultat d’analyse
Equipement Passerelle Peinture verte sur métal (P045) ECS004
. FER | (Vertical partie . . . Résultat d’analyse
Equipement haute) Peinture grise sur métal (P047) ECS010
. Passerelle - Garde- . Résultat d’analyse
Equipement corps/poteaux Peinture bleue (P043) ECS005
. . . Résultat d’analyse
Equipement Patin Caoutchouc armé (P0O35) ECS024
Equipement Support de Patin Peinture grise Resul’ze;)toclg; alyse
Equipement Planche de bordée Peinture grise Resul’ze;)todlg; alyse
. . . . . Résultat d’analyse
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal (P018) ECS018
Equipement Berge Béton Resul’ze;)todzi\; alyse ECS021
. . . Résultat d’analyse
Equipement Berge Peinture bleue sur métal (P012) ECS012
Equipement Bride Peinture bleue Result(:’aatodzg;alyse ECS022
. FER | (horizontal partie . . . Résultat d’analyse
Equipement supérieure) Peinture grise sur métal (P020) ECS020
Equipement Fer | de souténement de Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS011
passerelle (PO11)
Porte : ’
Equipement Passerelle Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS014
amont - (PO14)
rive Exterieur
gauche Equipement Renfort de porte Peinture grise sur métal Result(:;todlg;alyse
. Tablier de porte (partie . . . Résultat d’analyse
Equipement verticale) Peinture grise sur métal (PO15) ECS015
Equipement Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
. . Peinture grise + peinture Résultat d’analyse
Equipement Tourillon noire sur métal (PO51) ECS018
. FER | (horizontal partie . . . Résultat d’analyse
Equipement supérieure) Peinture grise sur métal (PO57) ECS020
. Tablier de bordée Peinture grise + peinture Résultat d’analyse
Equipement (partie verticale) noire (P0O60) ECS015
. Passerelle - Garde- . Résultat d’analyse
Equipement corps Peinture bleue (PO17) ECS017
. . . Résultat d’analyse
Equipement Passerelle / plinthe Peinture bleue (P019) ECS019
Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 10/69



http://www.apave-diagnostics.com/

‘uoove

Repérage amiante avant réalisation de travaux

, . . L Référence
Elément | Etage Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critere de décision ZPSO/CPSM
Equipement Tourillon Peinture grise sur métal Résultat d'analyse
(P0O31)
. . Résultat d’analyse
Equipement Berge Béton (P032) ECS021
Equipement Bride Peinture bleue Resultat d'analyse ECS022
(P034)
Equipement Fer | de soutenement de Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS011
passerelle (P024)
Porte : ’
t Equipement Passerelle Peinture verte sur métal Résultat d'analyse ECS014
amont e térieur (P028)
rive
droite Equipement|  Passerelle / plinthe Peinture bleue ResuI’EeFi)todzg)nalyse ECS019
Equipement Patin Caoutchouc armé Résultat d’analyse ECS024
. Partie supérieure Peinture grise + noire Résultat d’analyse
Equipement Bordée (Fer I) sur métal (P0O53) ECS020
. . . Résultat d’analyse
Equipement Berge Peinture bleue sur métal (P023) ECS012
. Passerelle - Garde- . Résultat d’analyse
Equipement corps/poteaux Peinture bleue (P027) ECS017
Légende :
ZPSO: Zone présentant des similitudes d’ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux
ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Estlmgtlf c_je
guantification
_Porte aval | Exteri | Equip Berge Peinture bleue sur métal 0,8 m2
rive gauche eur | ement
Rorte a\_/al Extéri | Equip Berge Peinture bleue sur métal 0,8 m2
rive droite eur ement
Equip Renfort de porte Peinture grise sur métal 3 mz2
Porte amont | Extéri | ément
rive gauche eur ; ; ; ; ;
Equip Bordée extérieure Peinture grise + pelnture noire sur 25 m?
ement métal
Equip FER | Peinture grise sur métal 6 m?
ement
Equip Planche de bordée int Peinture grise 25 m2
ement
Equip Renfort de porte Peinture grise sur métal 3 m2
ement
P(_)rte amont Extéri | Equip Tourillon Peinture grise sur métal lu
rive droite eur ement
Equip Renfort de bordée Peinture grise + peinture noire sur 3 m2
ement métal
Equip Bordée renfort Peinture grise + noire sur métal 7 m2
ement
Equip . . . . .
ement Planche de bordée ext Peinture grise + peinture noire 25 m2
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Elément | Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Estimatif de
guantification
Equip Planche de bordée ext Peinture grise 25 m2
ement
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ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001
Emplapement -

-

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte avalrive gauche -
Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture beue sur méta 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002 ‘

Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extérieur - Porte aval rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Tablier de porte (partie verticale) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P003

Emplacement :
- 0 3 T

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte aval rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Fer | de soutenement de passerelle -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :

;E_ilii

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xIeneur - Forte aval rve gauche -
Passerelle - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P005
Emplacement :

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xierieur - Forte aval rive gauche -
Passerelle - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO006

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - orte aval rive gauche -
bride - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO01-COUCHE Matériau de type peintturraec((etéleu) * (gris) + (noir) en 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P007
Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte aval rive gauche -
Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Béton 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type béton (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P008 |

Emplacement :
) W/ 2

. , . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte aval rive gauche -
Renfort de porte - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P009
Emplacement :

™

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xierieur - Forte ava’ rive gauche -
Tourillon - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement :
/J!f\.:\'\{o\,’;g 3

h

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIerieur - Forte aval rive gauche -
FER| - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type

. 0 Fibres d'amiante non détectées
colle (jaune) en traces

JO01-COUCHE
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PRELEVEMENT : P011

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Fer | de soutenement de passerelle -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numero de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture beue sur méta 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO013
Emplacement :

=

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xaerieur - Forte amont rive gaucne -
Planche de bordée - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port tri h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIerneur - Forte amont rive gauche -
Passerelle - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO015
Empl

acement :

ey

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Tablier de porte (partie verticale) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO01-COUCHE Matériau de type peintu(rneOi(rg)ris) » matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016 ‘

EmEIacement :

. , . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIEreur - Forte amont fve gaucne -
Renfort de porte - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO017

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xlerieur - Forie amont rive gauche -
Passerelle - Equipement
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port tri h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte amont rve gauche -
Tourillon - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P019

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Xlerieur - Forte amont rve gauche -
Passerelle / plinthe - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 FER | (horizontal partie supérieure) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P021
Emplacement :

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port i h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xlerieur - Forte amont rive gauche -
Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Béton 22
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port tri h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte amont rve gauche -
Bride - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P023

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - morte amont rive droite
- Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :

s NI, | R

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 - Fer | de souténement de passerelle
- Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 24/69



http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve Repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P025
) Emplacement L

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xienieur - Forte amont rive drorte
- Planche de bordée int - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIerieur - orte amont nve droite
- Passerelle / plinthe - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P027 ‘

Emplacement :

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte amont nve droite
- Passerelle - Equipement
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :
VAN N,

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xieneur - Forte amont rive arofte
- Passerelle - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P029
Emplacement :

¥
i

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xiereur - Forte amont rive drofte
- FER | - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P030

Emplacement :
|y fid

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 - Planche de bordée ext -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P031
Emplacement :
RET .‘ ""! .n' "f 4

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xierieur - - orte amont fve droite
- Tourillon - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :

L

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xieriedr - Forte amont rive drofte
- Berge - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Béton 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P033
Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIereur - worte amont nve droite
- Renfort de porte - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte amont nve droite
- Bride - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P035

Emplacement :
i . !

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xtenieur - Forte aval rive drorte -
Patin - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Caoutchouc armé

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Caoutchouc armé 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau souple (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P036
Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 XIerieur - Forte aval rve drome -
Renfort de porte - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P037
Emplacement :
e

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xierieur - Forte avairive drorte -
Planche de bordée ext - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xlerieur - Forte avalrive droite -
Planche de bordée int - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P039
Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extérieur - Porte aval rive droite -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Renfort de porte (Croisillon) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte aval rive droite -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 FER | (Horizontal partie basse) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P041
Emplacement :

i,

Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extérieur - Porte aval rive droite -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Planche de bordée ext partie basse -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :

i

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numero de dossier Extérieur - Porte aval rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Support de Patin - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P043
E Icement D

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte aval rive droite -
Passerelle - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) + (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement :

. . . Elément — OQuvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port | rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - orte avay five drorte -
Passerelle plinthes - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture bleue sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P045

vEpIacement P

Nom du client
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Numéro de dossier
83504-166243

Elément — Ouvrage
Extérieur - Porte aval rive droite -
Passerelle - Equipement

Nom de l'opérateur
PLAZA Karine

Date de prélevement
06/01/2025

Partie d’ouvrage
Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Peinture verte sur métal

1/2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

JO1-COUCHE

Matériau de type peinture (vert) 0

Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :

PRELEVEMENT : P046

Nom du client
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Numeéro de dossier
83504-166243

Elément — Ouvrage
Extérieur - Porte aval rive droite -
Tourillon - Equipement

Nom de 'opérateur
PLAZA Karine

Date de prélévement

06/01/2025

Partie d’ouvrage
Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Peinture grise sur métal

1/2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

JO1-COUCHE

Matériau de type peinture (noir) 0

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P047
Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extérieur - Porte aval rive droite -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 FER | (Vertical partie haute) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte aval rive droite - Fer
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 | de souténement de passerelle -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture verte sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture verte sur métal 1/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (gris) + (vert) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P049

Nom du client
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Numéro de dossier
83504-166243

Elément — Ouvrage
Extérieur - Porte aval rive droite -
Bride - Equipement

Nom de l'opérateur
PLAZA Karine

Date de prélevement
06/01/2025

Partie d’ouvrage
Peinture bleue

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Planche de croquis n :
1/2

Objet
Peinture bleue
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Description visuelle

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :

Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (bleu) 0

Elément — Ouvrage
Extérieur - Porte aval rive droite -
Berge - Equipement
Partie d’ouvrage
Béton

Numeéro de dossier
83504-166243

Nom du client
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date de prélévement
06/01/2025
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n :
1/2

Nom de 'opérateur
PLAZA Karine

Objet
Béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Description visuelle

Référence Couche Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 37/69



http://www.apave-diagnostics.com/

Opave Repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO051
Emplacement :
EESREESEREE,

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 . :
Tourillon - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Peinturepgiirsee}f:elijr:,truargenoire sur
PLAZA Karine 06/01/2025 :
métal
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + peinture noire sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peinture (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numero de dossier Extérieur - Porte amont rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 - Tourillon - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peintu(rneOi(gris) » matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P053

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 - Partie supérieure Bordée (Fer ) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise + noire sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + noire sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO01-COUCHE Matéria_u de type pe.inture’ (_gris) ; m_atériau (.je type 0 Fibres d'amiante non détectées
peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)

PRELEVEMENT : P054 ‘

Emplacement :

. , . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xwerieur - Forte amont rive droite
- Renfort de bordée - Equipement
Nom de l'opérateur Date de prélévement Peint Pa_"'ef' Ol_Jvtrage .
PLAZA Karine 06/01/2025 einture grise mgzln ure noire sur

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + peinture noire sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
J01-COUCHE Matériau de type peintu(rrfog:/)ert) » matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : PO055
Emlacement :

. ; . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extéri Port t rive droit
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xierieur - Forle amont rive droite
- Bordée renfort - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise + noire sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + noire sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P056
Emplacement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive droite
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 - Planche de bordée ext -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise + peinture noire

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + peinture noire 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P057
Empcement :

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 FER | (horizontal partie supérieure) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Emplacement :
e v v

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numero de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Renfort de porte - Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise sur métal

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau de type peintu(:]eOi(gris) » matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P059
Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numeéro de dossier Extéri Port tri h
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 xterieur - Forte amont rive gauche -
Bordée extérieure - Equipement
Nom de I'opérateur Date de préléevement Peint Pa_“'ef' oqvtrage .
PLAZA Karine 06/01/2025 einture grise mggln ure noire sur

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + peinture noire sur métal 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P060

Emplacement :

= i

Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Porte amont rive gauche -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 83504-166243 Tablier de bordée (partie verticale) -
Equipement
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie d’ouvrage
PLAZA Karine 06/01/2025 Peinture grise + peinture noire

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture grise + peinture noire 2/2
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau semi-dur (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE : Plans / Croquis
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) o . . Légende :
pave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/2 N° dossier : 83504-166243 Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Version : 0 [ Peinture contenant de ramiante
- - K Adresse : Ecluse n°3 de Bruay sur 'Escaut
Intervenant : PLAZA Karine Date : 22/01/2025 50860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Lieu / Zone : Porte aval
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Titre : Croquis N°2

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Type : Croquis

N° planche : 2/2 N° dossier : 83504-166243

Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Version : 0
Adresse : Ecluse n°3 de Bruay sur I'Escaut

Intervenant : PLAZA Karine

Date : 22/01/2025 _ | 5q850 BRUAY-SUR-L'ESCAUT

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Localisation : Lieu / Zone : Porte Amont

Commentaire :

Légende :
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse
PV_00720250101469419

<% eurofins

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Madame Karine PLAZA

Chez Apave - 340 avenue de la Mame
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-005720-01

Numeéro de dossier : 25N000483

Référence de dossier :

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860
BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 25N000483-001 - Référence P0O01-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Peinture
beue sur méta, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-002 - Référence P002-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tablier de porte

(partie verticale) - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom
Amiante SAS

- N° 25N000483-003 - Référence PO03-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Fer | de

soutainement de pacerelle - Peinture verte sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Eichrom Amiante SAS

- N°? 25N000483-004 - Référence P004-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle -
Peinture verte sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N” 25N000483-005 - Référence PO05S-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle -
Peinture bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N 25N000483-006 - Référence PO06-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - bride - Peinture
bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/mww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVAFR71 529 204 035 APE 71208
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& eurofins l

Analyses pour le Batiment

- N° 25N000483-007 - Référence PO07-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-008 - Référence P0O08-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Renfort de porte
- Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-009 - Référence P009-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tourillon -
Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-010 - Référence PO10-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - FER | -
Peinture grise sur métal, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 3 2108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208

Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport ; 15/01/2025 8:41 Page1/4
Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25N000483

Date de réception : 09/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01
Dossier N° : 25SE000337

Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337
Regu au laboratoire le : 10/01/2025

Date d'analyse : 13/01/2025

Référence dossier Client:83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

N°® R 1 Technique Préparation
Seh. Référence client Description visuelle utiisée | N5 prep 7ND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 25N000483-001 - Matériau de type peinture ’ABEZ% 5' 112 "|calcinationet | Fibres d'amiante de type
P001-Extérieur (bleu) + (noir)(i) attaque chrysotile
- Porte aval chimique et
rive gauche - nggf
Equipement - Berge - interne de
;‘Z':‘at“re beue sur traitement)
002 | 25N000483-002 - Matériau de type peinture ?AB':-:ZES' 1/ 2 | Calcination ef Fibres d'amiante non
P002-Extérieur (noir) attaque détectées
- Porte aval chén;;qge et
rive gauche - ':‘m éﬂ"‘:)%“:
Equipement - Tablier S i
de porte (partie traitement)
verticale) - Peinture
grise sur métal
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s) ’
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I' éditation. Elles sont i jfi par le symbole *.
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION N*
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann Parc de Lormandiére 1-6491
35170 BRUZ, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www,eurofins. frinucleaire www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 080 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41
Date de réception : 10/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25N000483
Date de réception : 09/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01
Dossier N° : 25SE000337

Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337
Recgu au laboratoire le : 10/01/2025

Date d'analyse : 13/01/2025

Référence dossier Client:83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Page2/4
Date d'analyse : 13/01/2025

L . = - T 2
é"::h. Référence client Description visuelle m"f N5 prep /F;::paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
003 2:3:)0302‘;?3003 Z Matériau de type peinture MBEZIS 5' 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
St (vert) + (gris) / attaque détectées
= Porte aval chimique et
rive gauche - mécanique
Equipement - Fer | (méthode
de soutainement de interne de
pacerelle - Peinture traitement)
verte sur métal
004 | 25N000483-004 - Matériau de type peinture| ,‘BEZTGS. $2 i Calcination et' Fibres d'amiante non
P004-Extérieur (vert) + (gris) attaque détectées
- Porte aval Ch'é’:'aqt!e et
rive gauche - "(‘m ét:g‘f
Equipement - . interne de
Pacerelle - Peinture traitement)
verte sur métal
005 | 25N000483-005 - Matériau de type peinture MBEZTGS. 1/ 2 "|Calcination ef Fibres d'amiante non
P005-Extérieur (bleu) + (gris) ! attaque détectées
- Porte aval chlmque et
rive gauche - Trfw?trr\‘:)%f
Equipement - interne de
Elacirelle - Peinture traitement)
eu
006 | 25N000483-006 - Matériau de type peinture MBEZ.I;:'S. 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
PO06-Extérieur (bleu) + (gris) + (noir)en | / attaque détectées
- Porte aval traces chimique et
rive gauche - T:ﬁ:g‘;e
Equipement - bride - intéime de
Peinture bleue traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont sur de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s) ’
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I' éditation. Elles sont i jfi par le symbole *.
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION N*
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann Parc de Lormandiére 1-6491
35170 BRUZ, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www,eurofins. frinucleaire www.cofrac.fr
SA.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 71208 TVA FR25 831 060 470 ESSAIS
Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com
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Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01
Dossier N° ; 25SE000337
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337

Recgu au laboratoire le : 10/01/2025

Date d'analyse : 13/01/2025
Référence dossier Client:83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE
Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41
Date de réception : 10/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25N000483
Date de réception : 09/01/2025

Page3/4

Date d'analyse : 13/01/2025

L . = - T 2
e | Reterence client Description visuelle | TGEIE o Frsparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
007 | 25N000483-007 - Matériau dur de type MBEZTGS. 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
POO7-Extérieur béton (gris) / attaque détectées
- Porte aval chén(;qqe et
rive gauche - "?m ét:g‘;e
Eguupement - Berge - e da
Béton traitement)
008 | 25N000483-008 - Matériau de type peinture MBEZTG 5' 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
PO08-Extérieur (noir) / attaque détectées
- Porte aval chimique et
rive gauche - Tmr"‘g‘:’
Equipement - Renfort oo da
dq porte - Peinture traitement)
grise sur métal
009 | 25N000483-009 - Matériau de type peinture MBEZ%5. 112 | calcination et Fibres d'amiante non
PO09-Extérieur (noir) / attaque détectées
- Porte aval chimique et
rive gauche - "(‘né:;‘;:g‘f
Equipe ment - interne de
Tqunllon - Peinture traitement)
grise sur métal
010 | 25N000483-010 - Matériau de type peinture MBEZ%S. 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
P0O10-Extérieur (nair) ; matériau de type / attaque détectées
- Porte aval colle (jaune) en traces chimique et
rive gauche - "(‘m:g";e
Equipement - FER | interne de
% l;zr:ture grise sur traitement)
m
Tous les éléments de tracabilité sont sur de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s) f
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I éditation. Elles sont i i par le symbole °.
Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION N*
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandiére - 1-8491
35170 BRUZ, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: hitps://www.eurofins. frinucleaire www.cofrac.fr
SA.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 71208 TVA FR25 831 060 470 ESSAIS
Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01 Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41 Paged/4
Dossier N° : 25SE000337 Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337 Référence de suivi du dossier N° : 25N000483

Recgu au laboratoire le : 10/01/2025 Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 13/01/2025

Référence dossier Client:83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : “Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et & 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

f .
[

Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom
Amiante SAS

Tous les éléments de tracabilité sont disp les sur di de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 4 page(s) ‘Ofru‘
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION N*
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann Parc de Lormandiére 1-6491

35170 BRUZ, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww,eurofins. frinucleaire www.cofrac.fr ESSAIS

S.AS. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 71208 TVA FR25 831 060 470

Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS

Madame Karine PLAZA

Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394

Référence dossier Client:

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36
Date de réception : 08/01/2025

Page1/9

Date d'analyse : 08/01/2025

@ TN Techni i
| Reterncecient | Descrtonvisuele | Togtoe | Préparatn s
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | PO11-Extérieur Matériau de type peinture MFEJGY. 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
(1) - Porte amont (vert) / §tt§que détectées
rive gauche \ Chlmque et
Equipement - Fer | "(‘:‘zgg‘f
de soutainement de ke e
pacerelle - Peinture traitement)
verte sur métal
002 | PO12-Extérieur Matériau de type peinture ;V‘FEJGY' 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
() | - Porte amont (bleu) attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - Berge ’;‘:\:sgyf
- Peinture beue sur horne de
meétal traitement)
003 | PO13-Extérieur Matériau de type peinture MFEJG‘; 112 | calcination et Fibres d'amiante non
(1 | - Porte amont (gris) / hatt{aque t détectées
rive gauche - chimique e
Equipement - "(‘:1‘;"‘:"1‘("%‘;9
qunche de bordée - interie de
Peinture grise traitement)
004 | PO14-Extérieur Matériau de type peinture, MFEETLP' 112 | calcination ef Fibres d'amiante non
) | - Porte amont (vert) ! attaque détectées
rive gauche - chlmque et
Equipement - "(‘:1‘;'?:&‘;9
Pacerelle - Peinture .
étal interne de
verte sur meta traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur d de. La reprod de ce d 1 n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s) f
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ifs ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations orrac
rapportées dans ce document sont co par l'accréditation. Elles sont i ifi par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION N*
557, route de Noyelles PA du Pommier 1- 1503
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.f www.cofrac.fr
SAS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 520 204 035 00033 TVA FR71 520 294 035 APE 71208 ESSAIS
Rapport n° : 83504-166243 A/ Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394
Référence dossier Client:
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36
Date de réception : 08/01/2025

Page2/9
Date d'analyse : 08/01/2025

2 e T i
M Référence client Description visuelle | Seitia® | e e paretion Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0(?)5 P?: Sr-tExténet:r Matériau de type peinture Mr-'EcT(;\; 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
7o one amon (gris) ; matériau semi-dur / attaque détectées
rive gauche - ) (noir) chimique et
Equement - Tablier mécanique
de porte (partie (méthode
verticale) - Peinture interne de
grise sur métal traitement)
006 | PO16-Extérieur Matériau de type peinture MFEE];.P' 1/ 2 "|calination et Fibres d'amiante non
M | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - '2‘;‘;‘:”:&“:
Renfort de porte - kerie da
‘I:‘eélgt'ure gnse sur traitement)
007 | PO17-Extérieur Matériau de type peinture M:EJGY' 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
() | - Porte amont (bleu) + (gris) attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - Tg‘,ﬁ{,‘ﬁ,“:
Pacerelle - Peinture 6o dé
bleue traitement)
008 | PO18-Extérieur Matériau de type peinture MF-'EgGY. 12 1 Calcination et' Fibres d'amiante non
) | - Porte amont (gris) + (noir) ! attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - "(‘:gr"‘g‘f
Tourillon - Peinture iborie de
grise sur métal traitement)
-Extérieur atériau de type peinture > : alcination e' ibres d'amiante non
009 | PO19-Extéri Matériau de ty int MECTGY 1/ 2 | cCalcination et Fibres d t
() | - Porte amont (bleu) attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - ';‘:‘:r’“g;f
Pacerelle / plinthe - HSma de
Peinture bleue traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 9 page(s) ’
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I' éditation. Elles sont i jfi par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Bitiment Nord SAS ACCREDITATION N*
557, route de Noyelles ,PA du Pommier 1- 1503
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofi www.cofrac.fr AlS
SA.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 520 284 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208 ESSAI
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS
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Page3/9
Date d'analyse : 08/01/2025

[/ e Techni i
M Référence client Description visuelle [ GRS | e e paretion Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 P(Lzor-tExténet:r Matériau de type peinture Mr-'EcT(;\; 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
- Porte amon (gris) + (noir) / attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equemem -FERI mécanique
(horizontal partie (méthode
supérieure) - interne de
Peinture grise sur traitement)
métal
011 | PO21-Extérieur Matériau dur de type MFEJG\; 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
- Porte amont mortier, béton, chape / attaque détectées
rive gauche - (gris) chimique et
Equipement - Berge mécanique
interne de
traitement)
012 | P022-Extérieur Matériau de type peinture yFEE{P' 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
(1) | - Porte amont (bleu) + (gris) attaque détectées
rive gauche - chimique et
Equipement - Bride '?:12;“;%“:
- Peinture bleue A
interne de
traitement)
013 | PO23-Extérieur Matériau de type peinture MFEJG\; 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
(M | - Porte amont (bleu) + (gris) / attaque détectées
rive droite chimique et
- Equipement - '}‘mmj“:
Berge - Peinture A
interne de
beue sur métal traitement)
014 | PO24-Extérieur Matériau de type peinture] MET * 11 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
/| FCGY
() | - Porte amont (vert) attaque détectées
rive droite chimique et
- Equipement - mécanique
Fer | de (méthode
C interne de
soutainement de traitement)
pacerelle - Peinture
verte sur métal
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur de. La reprod de ce d 1 n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 9 page(s) '
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux ob}els tels qu'is ont été requs et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I’ ditation. Elies sont identifs par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394

Référence dossier Client:

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page4/9
Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025

N° . AT . Technique Préparation
Il -
éch. Référence client Description visuelle utiisée | ['Nb prep 7ND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
015 | P025-Extérieur Matériau de type peinture MFEBTCD. 172 "|Calcination et |  Fibres d'amiante de type
1) | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque chrysotile
rive droite Chg:‘;q'-!e et
) . ) mécanique
Equipement (méthode
Planche de bordée ;
. ; : interne de
int - Peinture grise traitement)
016 | P026-Extérieur Matériau de type peinture M'ngY' 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
(1 | - Porte amont (bleu) + (noir) / attaque détectées
rive droite Chléf;‘;qt_le et
R £ . meécanique
Equpement (méthode
Pacerelle / plinthe - ]
¢ interne de
Peinture bleue traitement)
017 | PO27-Extérieur Matériau de type peinture yFEcTG‘; 11 2 "|calcination ef Fibres d'amiante non
(M | - Porte amont (bleu) + (gris) attaque détectées
rive droite Chggqt_le et
2 : } mécanique
Pacerelliq-ufl’p;mﬁm (méthode
interne de
bleue traitement)
018 | PO28-Extérieur Matériau de type peinture rFEBTCD' 172 * | calcination et Fibres d'amiante non
() | - Porte amont (vert) attaque détectées
rive droite chién;;qqe et
9 : ol mécanique
Equnpement (méthode
Pacerelle - Peinture ]
interne de
verte sur métal traitement)
019 | PO29-Extérieur Matériau de type peinture MFECTG‘; 1/ 2 "|Calcination et | Fibres d'amiante de type
(1 | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque chrysotile
rive droite chimique et
2 ; < mécanique
Equigsmnt. (méthode
FER | (horizontal :
: 5 interne de
partie supérieure) - traitement)
Peinture grise sur
métal
Tous les éléments de tragabilité sont sur d de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s) ¢ofru¢
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont co par I éditation. Elles sont i i par le symbole °.
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Dossier N° : 25N000394

Référence dossier Client:

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36
Date de réception : 08/01/2025

Page5/9
Date d'analyse : 08/01/2025

2 e T i
M Référence client Description visuelle | Seitia® | e e paretion Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
020 | PO30-Extérieur Matériau de type peinture Mr-'EcT(;\; 172 "|Calcination et |  Fibres d'amiante de type
1) | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque chrysotile
rive droite Chgl‘;q':’e et
- Equipement - r?métggze
Planche de bordée nlsrme de
ext - Peinture grise traitement)
021 | PO31-Extérieur Matériau de type peinture M'fg GY. 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
) | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque détectées
rive droite chimique et
- Equipement - Tm:(‘)‘:’”:
Tourillon - Peinture ntorie s
grise sur meétal traitement)
022 | PO32-Extérieur Matériau dur de type yFEcTG‘; 11 2 "| calcination et Fibres d'amiante non
- Porte amont mortier, béton, chape attaque détectées
rive droite (gris) chimique et
- Equipement - T;Zr':gil;e
Berge - Béton interne de
traitement)
023 | PO33-Extérieur Matériau de type peinture MF?EJG‘; 1/ 2 "|Calcinationef | Fibres d'amiante de type
(1) | - Porte amont (gris) + (noir) / attaque chrysotile
rive droite Ch'é";q‘,‘e et
- Equipement - "(‘m ét:")%‘;e
Renfort de porte - interne de
:,Zig;"e grise sur traitement)
024 | P034-Extérieur Matériau de type peinture| 7‘&58' 112 i Calcination et' Fibres d'amiante non
(M | - Porte amont (bleu) + (noir) attaque détectées
rive droite chlmnqqe et
- Equipement - ’2‘;‘;:&“:
Binde - Peinture htorie de
bleue traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur d de. La reprod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 9 page(s) ’
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I éditation. Elles sont i i par le symbole °.
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N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394
Référence dossier Client:
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page6/9
Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025

[/ e T i
ér‘::h. Référence client Description visuelle m"f e ,': béparauon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
025 POF?Sr;EXté"f \r Matériau souple (noir) MYEBTJB. 1712 i Calcination et' Fibres d'amiante non
JE i Eva / attaque détectées
rive pronte - ) chimique et
Equipement - Patin mécanique
- Caoutchouc armé (méthode
interne de
traitement)
026 | PO36-Extérieur Matériau de type peinture MYEsTJB. 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
| - Porte aval (gris) + (noir) { attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - ’I‘m&'}%“:
Repfon de porte - interne de
;‘2{‘3‘;" © gnse sur traitement)
027 | PO37-Extérieur Matériau de type peinture M\FSTJB' 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
() | -Porte aval (noir) + (gris) / attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - m;z:g‘:
Planche de bordée {
4 A interne de
:X: ;n'::larl‘ture gnse traitement)
u
028 | PO38-Extérieur Matériau de type peinture MYEBTJB. 112 | calcination et Fibres d'amiante non
- Porte aval (gris) + (noir) ! attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - "(‘:“::"1‘;%”:
Planche de bordée ;
) 2 . interne de
':J;:Z;g:ur sanse traitement)
029 | PO39-Extérieur Matériau de type peinture MYEBT B' 112 i Calcination et' Fibres d'amiante non
- Porte aval (gris) + (noir) tA attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - m:\‘;‘:}"‘g‘f
Renfort de porte {
gD - interne de
(Croisillon) - Peinture traitement)
grise sur métal
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur d de. La reprod: de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 9 page(s) ’
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I' éditation. Elles sont i jfi par le symbole *.
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557, route de Noyelles ,PA du Pommier 1- 1503
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N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394

Référence dossier Client:
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36

Date de réception : 08/01/2025

Page7/9
Date d'analyse : 08/01/2025

9 TR Techni i
A Référence client Description visuelle | "Schnidue Exeparation Résultats
éch utilisée / "N prep / Nb
Analyste | grilles ou Type
lames
030 | PO40-Extérieur Matériau de type peinture MYEBTJB. 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
(M | - Porte aval (noir) / attaque détectées
rive droite - Chg;‘;q'-!e et
Equipement - FER | "?m ét;‘g‘f
(Horizontal partie interne de
bqsse) - Peinture traitement)
grise sur métal
031 | P041-Extérieur Matériau de type peinture MYEBTJB' 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
() | - Porte aval (noir) / attaque détectées
rive droite - Ch'é';‘;ql!e et
Equipement - '?m étr’“")%”:
Planche de bordée rlame de
ext partie basse - traitement)
Peinture grise sur
métal
032 | P042-Extérieur Matériau de type peinture ;WYEBTJB. 14 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
(1 | - Porte aval (gris) attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - '?;‘;:(‘)‘L“:
Su_ppo n de'Patin < interne de
Peinture grise traitement)
033 | PO43-Extérieur Matériau de type peinture ?AYEBTJB. 112 *| caicination ef Fibres d'amiante non
() | -Porte aval (bleu) + (gris) attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - 'I‘;‘;"‘t‘t"‘g“ee
Pacerelle - Peinture ieina do
bleue traitement)
034 | PO44-Extérieur Matériau de type peinture yYEBTJB. 172 * | calcination et Fibres d'amiante non
(M | - Porte aval (bleu) attaque détectées
rive droite - chérgéqqe et
Equipement - "(‘m étcgj“:
Pacerelle plinthes - iterrie d6
;Z'g:"e bleue sur traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont sur de. La reprod de ce d 1 n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 9 page(s) '
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux ob}els tels qu'is ont été requs et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I’ ditation. Elies sont identi par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01
Dossier N° : 25N000394

Référence dossier Client:

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36
Date de réception : 08/01/2025

Page8/9
Date d'analyse : 08/01/2025

2 e Techni i
M Référence client Description visuelle [ GRS | e e paretion Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
035 | PO45-Extérieur Matériau de type peinture MYEBTJB. 1/ 2 "|calcination et Fibres d'amiante non
(M | -Porte aval (vert) / attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - T:g::gl;e
Pacerelle - Peinture nlsrme de
verte sur métal traitement)
036 | PO46-Extérieur Matériau de type peinture| MYE8TJB. 112 i Calcination at' Fibres d'amiante non *
() | - Porte aval (noir) / attaque détectées
rive droite - Chléﬂ;qt_le et
Equipement - ’z‘métt"’(‘)‘;‘f
Tourillon - Peinture nterie de
grise sur meétal traitement)
037 | PO47-Extérieur Matériau de type peinture yYEsTJB. 11 2 "| calcination et Fibres d'amiante non
(1 | - Porte aval (noir) attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - FER | "(‘mr"‘("%‘;e
(Vertical partie haute) oo de
;:;::ture gnse.suy traitement)
038 | PO48-Extérieur Matériau de type peinture M&EB' 112 *| calcination ef Fibres d'amiante non *
1 | - Porte aval (gris) + (vert) / attaque détectées
rive droite - Ch'é'g;ql_le et
Equipement - Fer | '?m étmj‘f
de soutainement de Riermeda
pacerelle - Peinture traitement)
verte sur métal
039 | P049-Extérieur Matériau de type peinture ?AYE81.PJB. 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
() | - Porte aval (bleu) attaque détectées
rive droite - chimique et
Equipement - Bride '2‘:“:::&“:
- Peinture bleue Titaime da
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disp sur de. La reprod de ce d 1 n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 9 page(s) '
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux ob}els tels qu'is ont été requs et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont co par I’ ditation. Elies sont identi par le symbole *.
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557, route de Noyelles ,PA du Pommier 1- 1503
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page9/9
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025
Référence dossier Client:

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

M Référence client Description visuelle [ Tecinidue {___Préparation Résultats
. prep / Nb
Analyste | grilles ou Type
lames
040 P(:DsO-Exténle \r Matériau dur de type MET * 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- Porte ava mortier, béton, chape IYBIB attaque détectées
rive proute - (gris) chimique et
Equipement - Berge mécanique
- Béton (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)” ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et & l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

2

Laurie Wasielewski

Technicien Analyste
Tous les dléments de tragabilité sont disp sur demande. La reprod deced n'est autorisée que sous sa forme intégrae. Il comporte 9 page(s) (0"(“
Les résuitats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'iis ont été regus et ne concernent que les objets soumis a l'essal. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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PV_00720250501563492

<& eurofins ’

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Madame Karine PLAZA

Chez Apave - 340 avenue de la Mame
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-057122-01

Numeéro de dossier : 25N021122

Référence de dossier :

83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur I'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 25N021122-001 - Référence PO51-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tourillon -

Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N® 25N021122-002 - Référence P052-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Tourillon -
Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-003 - Référence P053-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Partie

supérieure Bordée (Fer 1) - Peinture grise + noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25N021122-004 - Référence P054-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Renfort de
bordée - Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25N021122-005 - Référence P055-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Bordée

renfort - Peinture grise + noire sur métal, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/mww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVAFR71 529 294 035 APE 71208
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- N” 25N021122-006 - Référence P056-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Planche
de bordée ext - Peinture grise + peinture noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25N021122-007 - Référence PO57-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - FER |
(horizontal partie supérieure) - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins
Environment Testing Polska

- N 25N021122-008 - Référence P058-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Renfort de
porte - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N 25N021122-009 - Référence P059-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Bordée
extérieure - Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N® 25N021122-010 - Référence PO60-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tablier de
bordée (partie verticale) - Peinture grise + peinture noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 3 2108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

Pousie CinTaum
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
“N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028232-01 Date démission de rapport : 13/05/2025 10:31 Pagei/a
Référence laboratoire N° : 25R1033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122
Recu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception :07/05/2025
Date d'analyse : 09/05/2025
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur I"Escaut 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
N° . o G Technique Préparation
I ;
&ch. Référence client Description visuelle utiisée | (W5 prap NG Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 25N021122-001 - Matériau de type MV%EZV 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO51-Extérieur peinture (noir) / et/ou attaque détectées
- Porte amont acide
rive gauche - (méthode
Equipement - Tourillon :""?("‘e d‘i
- Peinture grise + raftenient)
peinture noire sur
métal
002 | 25N021122-002 - Matériau de type rggex 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
(1) | PO52-Extérieur peinture (gris) ; matériau et/ou attaque chrysotile
- Porte amont semi-dur (noir) acide
rive droite = ,(mé‘h“(’je
.
Tourillon - Peinture
grise sur métal
003 | 25N021122-003 - Matériau de type MCEBTGK 112 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO53-Extérieur peinture (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
- Porte amont de type peinture (vert) ; acide
rive droite - matériau semi-dur (noir) (méthode
Equipement - Partie {'r‘a'ﬁ;’::ed:;)
supérieure Bordée
(Fer 1) - Peinture grise
+ noire sur métal
La duction de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objels soumis a I'essai tels quils ont

616 requs au laboratoire. Les essais identifiés

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

Pousie CinTaum
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI1-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Page2/4
Référence laboratoire N° : 25R1033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122
Recu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception :07/05/2025
Date d'analyse : 09/05/2025
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur I"Escaut 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
o . R
| Reférence client Description visuelle | TS0V L — S Sl Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
004 | 25N021122-004 - Matériau de type MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
2) P0O54-Extérieur peinture (vert) ; matériau /Y2Qr et/ou attaque chrysotile
- Porte amont semi-dur (noir) acide
rive droite - (méthode
Equipement - Renfort ;?::ﬁrenmeedr:)
de bordée - Peinture
grise + peinture noire
sur métal
005 | 25N021122-005 - Matériau semi-dur (noir) ’ARE\LT B Y Calcination Fibres d'amiante de type
(2) PO55-Extérieur et/ou attaque chrysotile
- Porte amont acide
rive droite - (méthode
Equipement - Bordée {:‘;ﬁ'e "n‘:edn‘:)
renfort - Peinture
grise + noire sur métal
006 | 25N021122-006 - Matériau semi-dur (noir) | MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(2) P056-Extérieur /NN4R et/ou attaque chrysotile
- Porte amont acide
rive droite - (méthode
Equipement - Planche ;?;?t:a "n‘:edn‘i)
de bordée ext -
Peinture grise +
peinture noire
007 | 25N021122-007 - Matériau semi-dur (noir) ’“YEZBT 1712 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO57-Extérieur et/ou attaque détectées
- Porte amont acide
rive gauche - (méthode
Equipement - FER | :‘a‘ﬁ;”;e‘:"b
(horizontal partie
supérieure) - Peinture
grise sur métal
La duction de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ls ont

616 requs au laboratoire. Les essais identifiés
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

Pousie CinTaum
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI1-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Page3/4
Référence laboratoire N° : 25R1033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122
Recu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception :07/05/2025
Date d'analyse : 09/05/2025
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur I"Escaut 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
N°® : 2o ; Technique Préparation
éoh! Référence client Description visuelle utiisée ! N5 prep TG Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
008 | 25N021122-008 - Matériau de type MZEJAZ 112 Calcination Fibres d'amiante de type
PO58-Extérieur peinture (gris) ; matériau / et/ou attaque chrysotile
- Porte amont semi-dur (noir) acide
rive gauche - ‘(mé'h“;e
Equipement - Renfort ;:‘;ﬁ'e"meer:)
de porte - Peinture
grise sur métal
009 | 25N021122-009 - Matériau semi-dur (noir) Mﬂzv 112 Calcination Fibres d'amiante de type
o | P0S9-Extérieur / etiou attaque chrysotile
- Porte amont acide
rive gauche - ,(";‘ém“;e
Equipement - Bordée ;?a;:anne\enat)
extérieure - Peinture
grise + peinture noire
sur métal
010 | 25N021122-010 - Matériau semi-dur (noir) MV%IBV 172 Calcination Fibres d'amiante non
mn PO60-Extérieur / et/ou attaque détectées
- Porte amont acide
rive gauche - _(’“é"‘“(’f
Equipement - Tablier ;:‘;ﬁ;"n‘:en‘i)
de bordée (partie
verticale) - Peinture
grise + peinture noire
Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
La d de ce d n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objels soumis a I'essai tels quils ont

&16 requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pocta contaon
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI1-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Paged/4
Référence laboratoire N° : 25R1033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122
Recu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception :07/05/2025

Date d'analyse : 09/05/2025
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur I"Escaut 59860 BRUAY-SUR-L"ESCAUT
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du rapj
en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le laboratoir
en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q
les échantilions ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'ami: dans les matéri la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 ym,

"Fibres d'amiante non détectées” au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n® AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019, Dé
©2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre 2019, Arrété ¢
juillet 2022 (JOFR n*0238 du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’amiante délibérém
ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,

Validé et approuvé par :

/o |
L/TO(U.ROLDS,&J

Damian Gorlikowski

Chef d'équipe suppléant
La reproduction de ce d n'est isée que sous sa forme intégrale. |l comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concermne que les objets soumis a l'essai tels qu'ils ont
&1é requs au lab Les essais ifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation,
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5424 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d’l.Cert, atteste que :
Madame PLAZA Karine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 18/12/2024 - Date d'expiration : 17/12/2031

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (3)
Date d'effet : 24/10/2024 - Date d'expiration : 23/10/2031

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz (3)
Date d'effet : 25/10/2024 - Date d'expiration : 24/10/2031

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3)
Date d'effet : 15/11/2024 - Date d'expiration : 14/11/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique quune présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a l'adresse

https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide a partir du 18/12/2024.

Ehane

—_—

Vs raigencr sppdcatir sa

cofrac
I Z ACCREDITANON
N2
(art
CRTHICATION
® institut de Certfication SEPERSONES W COFEAC 17
Certification de personnes
Dlagnosquuet.Jr i I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K
Portée disponible sur www.icert.fr 35760 Saint-Grégoire CPE DI FR 11 revag
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ANNEXE : Attestation d’assurance

A A A
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE
Votre contrat
Portefeuille : 0201050284
RESPONSABILITE CIVILE
“% 03 89 61 64 64 ENTREPRISE
~ 08 20 20 26 32 Vosiklirences
Contrat
10800807204
ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :
APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir a la suite de dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, pour les activités et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour |a maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :
. Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil
Essais, mesures et métrologie
Laboratoires d’analyses (non médicales)
Conseils
Formation
Certification, controle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activité.

A l'exclusion :

= des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de 'habitation

= des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

* des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €-722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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Opave Repérage amiante avant réalisation de travaux

Contrat N° 10800807204

Les garanties s’exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »

confondus

Sans pouvoir excéder pour : 5 000 000 € par année d’assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d’assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’assurance

non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c¢) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année d'assurance
USA/CANADA
sous-limités : 1 000 000 € par année d’assurance

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année dassurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 09 janvier 2025
Pour |a société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué
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Fin du rapport
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