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Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.
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Examen réalisé conformément a I'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et de I’Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 2 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

REPERAGE AMIANTE

G roupe . AVANT TRAVAUX

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES
PARTIE PRENANTE SOCIETE ADRESSE
D d’ord ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 14 Avenue Henri Fréville
onneur d'ordre BRETAGNE - BENAIS Clément 35200 Rennes
p iétai ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 14 Avenue Henri Fréville
roprietaire BRETAGNE 35200 Rennes
Accompagnateur Sans accompagnateur
OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste a valider les compétences et de répondre
aux obligations réglementaires.

ORGANISME NUMERO DATE D’OBTENTION DATE DE VALIDITE

DE CERTIFICATION DE CERTIFICATION DE LA CERTIFICATION DE LA CERTIFICATION

CABON antoine I.Cert CPDI6026 08/06/2021 07/06/2028

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d’assurance “Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers” permet de satisfaire a I'obligation d’assurance de
responsabilité civile professionnelle instituée par I'article R271-2 du Code de la Construction et de I’'Habitation relatif aux
conditions d’établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE
NUMERO DE POLICE DATE DE VALIDITE

Axa 3912280604 01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir I'indépendance et la neutralité d’Adx groupe

0 °ACCREDITATION
LABORATOIRE ADRESSE
COFRAC
- Institut technique des gaz et 15970 Parc d'affaires - Espace Performances - Bat K

de l'air (ITGA) 35768 SAINT-GREGOIRE
4 rue Maryse Bastié

MYEASYLAB 44838798500089
44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n’a fait appel a aucun sous-traitant (sauf pour I'analyse des
échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108 RAAT
X Repérage amiante travaux - Page 4 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 REDERACE AMIANTE

Groupe AvANT TovaUx

/. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 8 rue de l'aiguillon Numéro de mission : MA2505081108
22300 LANNION

e Référence client : NC
Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue
Numéro de lot :

Visite effectuée le : 05/06/2025

Documents demandés Documents remis

Plan/Croquis du batiment Oui

Autre documents relatif a la construction (permis de construire, historique des

Non
travaux, etc.)
Document relatif au projet de travaux (projet, APS, APD, DCE, etc.) Non
Rapport de repérage antérieur Non
Observations :
Néant
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Groupe

8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 5 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :

ler étage:

2éme étage :

3eme étage :

4eme étage :
Extérieur :

Exterieur :

Entrée, Piece 1, Piéce 2, Piece 3, Piece 4, Piéce 5, Piece 6, Piece 7, Piéce 8,
Piéce 9, Piéce 10, Piece 11, Piece 12, Piece 13, Piece 14, Piéce 15, local sous
escalier, Piece 54, Piece 55, Piece 56, Piece 57, Piece 58, Piéce 59, Piece 60

Piéce 16, Piece 17, Piece 18, Piece 19, Piece 20, Piece 21, Piece 22

Piéce 23, Piece 24, Piece 25, Piéce 26, Piece 27, Piece 28, Piece 29, Piece 30,
Piéce 31, Piece 32

Piéce 33, Piece 34, Piece 35, Piéce 36, Piece 37, Piece 38, Piece 39, Piece 40,
Piéce 41, Piece 42, Piece 43, Piéce 44, Piece 45, Piece 46, Piece 47, Piece 48,
Piéce 49, Piece 50, Piece 51, Piéce 52, Pieéce 53

Combles non habitables
Facades, Toiture, Cours

Passage couvert

Définition du périmétre et du programme de repérage :

Niveau Piece Zone
Rez de chaussée Entrée Sol
Piece 3 Sol
Entrée Sol
Entrée Mur A
Entrée Mur B,C,D
Piece 1 Mur A,B,C,D
Piece 2 Mur A,B,C,D
Entrée Sol
Entrée Mur A
Piece 1 Mur C
Piece 2 Mur C
Entrée Plafond
Piece 1 Plafond
Piece 2 Plafond
Entrée Sol
Piece 1 Sol
Piece 2 Sol
Piece 1 Mur D
2éme étage Piece 23 Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée Piece 3 Sol
Piece 5 Sol
local sous escalier Sol
Piece 3 Mur A
Piece 3 Mur B,H
Piece 4 Mur B,C,D,E
Piece 7 Mur C
Piece 8 Mur A
Piece 3 Mur C,D,E,F,G,H
Piece 4 Mur A,F
Piece 6 Mur A,B,C,D
Piece 7 Mur A,B,D
Piece 3 Plafond
ler étage Piéce 17 Plafond
Piece 22 Plafond
Rez de chaussée Piece 4 Sol
Piece 5 Sol

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 6 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone

Piece 6 Sol
Piece 14 Sol
Piece 15 Sol

ler étage Piece 16 Sol
Piece 18 Sol
Piece 18 Sol
Piece 19 Sol
Piece 19 Sol
Piece 20 Sol
Piece 21 Sol

2eéme étage Piece 23 Sol
Piece 25 Sol
Piece 26 Sol
Piéce 27 Sol
Piece 28 Sol
Piece 29 Sol
Piece 30 Sol

3éme étage Piece 34 Sol
Piece 37 Sol
Piece 39 Sol
Piece 40 Sol
Piéce 41 Sol
Piece 42 Sol
Piece 43 Sol
Piéce 44 Sol
Piece 45 Sol
Piece 45 Sol
Piece 46 Sol
Piece 47 Sol
Piéce 47 Sol

Rez de chaussée Piece 54 Sol
Piece 57 Sol
Piece 4 Sol
Piece 6 Sol
Piece 4 Mur F
Piéce 4 Mur A
Piece 4 Mur F
Piéce 4 Plafond
Piéce 4 Plafond
Piece 4 Plafond
Piéce 4 Plafond
Piece 5 Plafond
Piece 5 Mur A,B,C,D
Piece 6 Sol
Piece 6 Plafond
Piece 7 Plafond
Piece 14 Plafond
Piece 15 Plafond
Piéce 7 Sol
Piece 8 Sol
Piece 9 Sol
Piece 10 Sol
Piece 11 Sol
Piece 12 Sol
Piéce 13 Sol
Piece 8 Mur B
Piece 14 Mur A,B,C,D
Piece 15 Mur A,B,C,D
Piece 8 Plafond
Piéce 9 Plafond
Piece 10 Plafond
Piece 11 Plafond
Piece 12 Plafond
Piece 13 Plafond
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 7 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone

ler étage Piece 17 Plafond
Piece 22 Plafond

2éme étage Piece 24 Plafond
Piece 31 Plafond

Rez de chaussée Piece 8 Plafond
Piece 9 Plafond
Piece 10 Plafond
Piéce 11 Plafond
Piece 12 Plafond
Piece 13 Plafond
Piece 8 Plafond
Piece 9 Plafond
Piece 10 Plafond
Piéce 11 Plafond
Piece 12 Plafond
Piece 13 Plafond
Piéce 10 Mur A
Piece 10 Mur B,C,D
Piece 11 Mur A,B,C,D
Piece 12 Mur A,B,C,D
Piece 13 Mur A,B,C,D
local sous escalier Mur A,B,C,D

3éme étage Piece 52 Mur A,B,C,D,E,F,G,H
Piece 53 Mur A,B,C,D,E,F,G,H
Rez de chaussée local sous escalier Plafond
local sous escalier Plafond
ler étage Piece 16 Sol
Piece 17 Sol
Piece 22 Sol
Piéce 16 Mur A
Piece 17 Mur A,B,C,D
Piece 22 Mur A,B,C,D
Piece 16 Mur C
Piece 16 Mur B,D
Piece 18 Mur A,D,E,G,H,K,L,M,N,O
Piece 19 Mur A,D
Piece 20 Mur A,B
Piece 21 Mur A,B,D
Piéce 16 Plafond
Piece 18 Plafond
Piéce 19 Plafond
Piece 20 Plafond
Piece 21 Plafond
Piece 17 Sol
Piece 22 Sol
Piece 17 Mur A
Piece 17 Mur B,C,D,E,F
Piece 22 Mur A,B,C,D,E,F
Piece 18 Mur I
Piece 18 Mur B,C,F,]
Piece 19 Mur B,C
Piece 20 Mur C,D
Piece 21 Mur C
Piece 20 Sol
Piéce 21 Sol
2éme étage Piece 23 Sol
Piece 25 Sol
Piece 26 Sol
Piece 27 Sol
Piece 28 Sol
Piece 29 Sol
Piece 30 Sol
Piece 23 Mur E
Piece 23 Mur C,D,F,H,I
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 8 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone

Piece 25 Mur A,C,F,G,H
Piece 26 Mur A,B,D
Piece 27 Mur A,B
Piece 28 Mur A,D
Piece 29 Mur A,D
Piece 30 Mur A,B,D
Piece 23 Mur A
Piece 23 Mur B,]
Piece 23 Plafond
Piece 28 Plafond
Piece 29 Plafond
Piece 30 Plafond
Piece 24 Sol
Piece 31 Sol
Piece 24 Mur A
Piéce 24 Mur B,C,D
Piece 31 Mur A,B,C,D,E,F
Piece 24 Mur A
Piece 24 Mur B,C
Piece 31 Mur AE,F
Piece 24 Mur A
Piéce 24 Mur B,C,D,E,F
Picce 31 Mur A,B,C,D,E,F
Piece 32 Sol
Piece 32 Sol
Piece 32 Sol
Piece 23 Mur G
Piece 25 Mur D
Piece 25 Plafond
Piece 25 Plafond
Piece 26 Plafond
Piece 27 Plafond

3eéme étage Piece 33 Sol
Piece 33 Sol
Piece 33 Mur B
Piece 33 Mur A,C,D
Piece 35 Mur A,B,C,D
Piece 36 Mur A,B,C,D
Piece 50 Mur A,B,C,D
Piece 51 Mur A,B,C,D
Piece 33 Plafond
Piece 34 Plafond
Piece 35 Plafond
Piece 36 Plafond
Piece 37 Plafond
Piece 38 Plafond
Piece 39 Plafond
Piece 40 Plafond
Piéce 41 Plafond
Piece 42 Plafond
Piece 43 Plafond
Piece 44 Plafond
Piece 45 Plafond
Piece 50 Plafond
Piéce 51 Plafond
Piece 34 Sol
Piece 37 Sol
Piece 39 Sol
Piece 40 Sol
Piéce 41 Sol
Piece 42 Sol
Piece 43 Sol
Piece 44 Sol
Piece 34 Mur A
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 9 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone

Piece 34 Mur B,C,D
Piece 37 Mur A,B,C,D
Piece 39 Mur A,B,C,D
Piece 40 Mur A,B,C,D
Piéce 41 Mur A,B,C,D
Piéce 42 Mur A,B,C,D
Piece 43 Mur A,B,C,D
Piéce 44 Mur A,B,C,D
Piece 35 Sol
Piece 36 Sol
Piece 50 Sol
Piéce 51 Sol
Piece 35 Mur A
Piece 35 Mur B,C,D
Piece 36 Mur A,B,C,D
Piece 50 Mur A,B,C,D
Piece 51 Mur A,B,C,D
Piece 36 Mur A
Piece 36 Mur B,C,D
Piece 50 Mur A,B,C,D
Piece 38 Sol
Piece 38 Mur A
Piece 38 Mur B,C,D
Piece 45 Mur A
Piece 45 Mur B,C,D
Piece 46 Sol
Piéce 46 Mur A
Piece 46 Mur B,C,D
Piece 47 Mur A,B,C,D
Piece 49 Mur A,B,C,D
Piece 46 Mur A
Piece 46 Mur A
Piéce 46 Plafond
Piece 47 Plafond
Piece 49 Plafond
Piece 48 Sol
Piece 48 Plafond
Piéce 48 Mur A
Piece 48 Mur B,C,D
Piece 49 Sol
Piece 52 Sol
Piece 53 Sol
Piece 52 Plafond
Piéce 53 Plafond
Piece 52 Sol
Piece 53 Sol

4éme étage Combles non habitables Sol

3éme étage Piéce 53 Mur D

4eme étage Combles non habitables Sol
Combles non habitables Plafond

Rez de chaussée Piece 54 Sol
Piece 54 Mur A
Piece 54 Mur B,C,D
Piece 54 Plafond
Piéce 55 Sol
Piece 55 Mur D
Piece 55 Mur A,B,C
Piece 56 Mur A,B,C,D
Picce 57 Mur A,B,C,D
Piéce 55 Plafond
Piéce 56 Plafond
Piece 57 Plafond
Piéce 56 Sol
Piece 56 Sol
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 10 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone
Piece 56 Plafond
Piece 57 Sol
Piece 58 Sol
Piéce 58 Sol
Piéce 58 Mur B,C,D
Piece 58 Plafond
Extérieur Toiture [Toiture
Rez de chaussée Piece 59 Sol
Piece 59 Mur A
Piece 59 Mur B,C,D
Piece 59 Mur C
Piece 59 Plafond
Piece 60 Sol
Piece 60 Mur A
Piece 60 Mur B,C,D
Piece 60 Plafond
Extérieur Facades Murs
[Toiture [Toiture terrasse
[Toiture [Toiture terrasse
[Toiture [Toiture
[Toiture [Toiture
Cours Sol
Cours Sol
3éme étage Piece 46 Plafond
Piece 52 Plafond
Piece 53 Plafond
Piece 33 Plafond
Piece 34 Plafond
Piece 35 Plafond
Piece 36 Plafond
Piece 37 Plafond
Piece 38 Plafond
Piece 39 Plafond
Piece 40 Plafond
Piece 41 Plafond
Piece 42 Plafond
Piece 43 Plafond
Piece 44 Plafond
Piéce 45 Plafond
Piece 46 Plafond
Piece 47 Plafond
Piece 48 Plafond
Piece 49 Plafond
Piéce 50 Plafond
Piece 51 Plafond
Piece 52 Plafond
Piéce 53 Plafond
Piece 52 Mur porteur
Piéce 53 Mur porteur
Piece 46 Sous évier
2éme étage Piéce 32 Mur donnant sur parties communes
Piece 30 Mur donnant sur extérieur
ler étage Piece 17 Mur donnant sur extérieur
Piece 22 Mur donnant sur extérieur
2éme étage Piece 24 Mur donnant sur extérieur
Piece 31 Mur donnant sur extérieur
Piece 25 Plafond
4éme étage Combles non habitables Sol
2éme étage Piece 25 Conduits de ventilation
4éme étage Combles non habitables Conduits de ventilation
ler étage Piece 19 Placard
Piece 18 Mur donnant sur extérieur
Piece 20 Mur donnant sur extérieur
Piece 21 Mur donnant sur extérieur

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 11 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Niveau Piece Zone
Rez de chaussée Piece 6 mur mitoyen
Piece 7 mur mitoyen
Piece 6 Cloison
Piece 7 Cloison
Piece 10 Cloison
Piece 13 Cloison
Piece 10 Mur porteur
Piece 11 Mur porteur
Piece 12 Mur porteur
Piece 13 Mur porteur
Exterieur Passage couvert Plafond
Rez de chaussée Piéce 58 Caches moineaux
Piece 59 Caches moineaux
IAnnexes Local transformateur Caches moineaux
Rez de chaussée Piece 6 Vitrine
Piece 6 Vitrine
Extérieur Facades Carrelage marbre
2éme étage Piece 27 Mitoyen
Piece 27 Mur donnant sur extérieur
Piece 29 Mur donnant sur extérieur
Piece 26 Cloison
Piece 27 Mitoyen
Piece 23 Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée Piece 6 Mur donnant sur extérieur
Piece 6 Sol
Piece 59 Mur porteur
Piece 59 Mur de refend
Piece 59 Cloison
Piece 59 Sol
Piece 59 Plafond
2éme étage Piece 23 Mur donnant sur extérieur

Descriptif des travaux :
Démolition totale du batiment

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d’ordre doit communiquer a ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés
que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait a étre manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra étre portée par le donneur d’ordre. En effet,
ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra
étre considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient étre réalisés, des investigations complémentaires seraient a prévoir afin de
compléter le présent repérage.

Liste des piéces non visitées

Annexes - Local transformateur Absence de clef

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n’ayant pas pu étre inspectés dans le cadre d’un

repérage réglementaire :

Annexes - Local transformateur Toutes Absence de clef

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations approfondies doivent étre réalisées afin d'y
vérifier la présence éventuelle d'amiante.
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Groupe

8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 12 sur 266

CONCLUSIONS DU REPERAGE

Rapport du : 18/06/2025

Ce présent repérage a pour objectif d’identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I’'amiante et faisant indissociablement

corps avec I'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, lorsqu’il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante, la nature

de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-apres.

Dans le cas ou des matériaux contenant de I'amiante ont été repérés, il convient s’il a lieu de confier le désamiantage a une entreprise

certifiée. Le repérage est conforme a la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n’est jamais possible d’étre parfaitement

exhaustif, dans la mesure ou un sondage n’est représentatif qu’a I'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours

tres vigilant lors des travaux quant a I’éventuelle mise a jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 — Synthése des ZPSO Contenant de I’Amiante ainsi que leurs quantités

Localisation

Description du prélevement réalisé

Estimatif des
quantités

0009

Rez de chaussée

Piece 1

Mur D

Analyse : DED0009-160117

- Matériau compact gris avec fibres visibles + matériau
compact gris non séparable + peinture non séparable
(Présence d'amiante)

Sml

0012

Rez de chaussée

Piece 3; Piéce 4; Piece 6; Piece 7

Mur C,D,E,F,G,H;
Mur A,F; Mur
A,B,C,D; Mur
A,B,D

Analyse : P141
- [Met] Papier peint non séparable + peintures multiples non
séparable + enduit platreux blanc (Présence d'amiante)

205m2

0016

Rez de chaussée

Piéce 4

Mur F

Analyse : DED0014-160117

- Enduit platreux blanc en vrac + matériau gris en vrac
hétérogene non séparable + peinture non séparable
(Présence d'amiante)

5m2

0027

Rez de chaussée

Piece 8; Piece 14; Piece 15

Mur B; Mur
A,B,C,D

Analyse : DED0024-160117

- Enduit platreux blanc en vrac + peintures multiples non
séparable (Présence d'amiante)

Analyse : P125

- Matériau de type systéme d'enduit peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc) (Présence
d'amiante)

Analyse : P126

- Matériau de type systéme d'enduit peinture (blanc) ;
matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)

145m2

0034

Rez de chaussée

local sous escalier

Plafond

Analyse : DED0028-160117
- Matériau compact gris avec fibres visibles (Présence
d'amiante)

1

0045

2éme étage

Piece 23

Mur A; Mur B,J

Analyse : DED0039-160117
- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non séparable +
papier peint non séparable (Présence d'amiante)

8m2

0054

2éme étage

Piéce 23; Piéce 25

Mur G; Mur D

Analyse : DED0048-160117
- Enduit platreux blanc en vrac + papier peint non séparable
(Présence d'amiante)

0070

3éme étage

Piece 46

Sol

Analyse : DED0064-160117
- Revétement souple beige + colle polymére jaune en faible
quantité non séparable (Présence d'amiante)

15m2

0072

3éme étage

Piece 46

Mur A

Analyse : DED0066-160117
- Colle beige + couche platreuse blanche non séparable
(Présence d'amiante)

im2

0080

3éme étage

4éme étage

Piece 52; Piece 53

Combles non habitables

Sol

Analyse : DED0074-160117
- Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles non séparable
+ peinture non séparable (Présence d'amiante)

15U

0090

Rez de chaussée

Piece 56

Sol

Analyse : DED0083-160117

- Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymére
jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de
ragréage blanche non séparable (Présence d'amiante)

9m2

0090-2

Rez de chaussée

Piéce 56

Sol

9m2

0094

Rez de chaussée

Piéce 58

Sol

Analyse : DED0087-160117
- Fibrociment gris avec fibres visibles (Présence d'amiante)

10m2

0096

Rez de chaussée

Extérieur

Piéce 58

Toiture

Plafond; Toiture

Analyse : DED0088-160117
- Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles
(Présence d'amiante)

180m2

0107

Extérieur

Toiture

Toiture

Analyse : DED0098-160117
- Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles
(Présence d'amiante)

1

ZPS00112

3éme étage

Piéce 52; Piece 53

Mur porteur

Analyse : P103

- Matériau dur (marron) (foncé) (Présence d'amiante)
Analyse : P105

- Matériau dur (fibreux) (marron) (Présence d'amiante)

4au

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32

SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104,
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 13 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Estimatif des

Niveau Localisation Description du prélevement réalisé

quantités

Analyse : P110 8m2
- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune)
; matériau de type systéme d'enduit peinture (beige) ;
ZPS00115 2éme étage Piece 30 M"T (.ionnant sur matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ;
extérieur - . . -
matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)
- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre (blanc) (Absence

d'amiante)
Analyse : P115 4u
ZPS00119 ler étage Piéce 19 Placard - Matériau souple (noir) ; matériau souple (bitumineux)
(noir) ; matériau de type colle (jaune) (Présence d'amiante)
Rez de chaussée Piéce 58; Piece 59 Analyse : P130 20ml
ZPS00127 - - Caches moineaux - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux
Annexes Local transformateur de type fibres-ciment (Eris) (Présence d'amiante)
Analyse : P135 15m2
- [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable
ZPS00130 2éme étage Piece 27 Mitoyen + enduit platreux blanc non séparable + papier non

séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée
non séparable (Présence d'amiante)

Analyse : P136 20m2
- [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable
+ matériau platreux blanc non séparable + papier non
séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée
Mur donnant sur non séparable (Présence d'amiante)

extérieur Analyse : P139

- [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable
+ enduit platreux blanc non séparable + papier non
séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée
non séparable (Présence d'amiante)

Analyse : P140 8m2
Mur donnant sur - [Met] Papier peint non séparable + peinture en faible
extérieur quantité non séparable + enduit platreux blanc (Présence
d'amiante)

ZPS00131 2éme étage Piéce 27; Piéce 29

ZPS0135 2éme étage Piece 23

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 14 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 e ian AdnEe
Groupe | v Tasvak
S Planche de repérage des matériaux + DEDOG®  pyyg
@d)ﬂ P i & o DEDOSS I (ct tablea des analyses)
RN et produits amiantés -
Pigce 57 { : ]
Affaire MA2505081108 s : + g
Opération CABON antoine : §
8 rue de l'aiguillon Piece 58 e %.
Site 22300 : 2
LANNION + 1 5
Date de 18/06/2025 . -
réalisation " * M |
Matériaux et produits contenant de I'amiante Ploedsl B DEOO:

% Surface amianté _q,._]' ,,,,,, Sitea

Linéaire / paroi amianté (type 1)

Piéce 54
. R e REoTE Sy
- — - - Linéaire / paroi amianté (type 2) g
N BERSST
O [:] Conduit amiante Piéce 13 §%
Sondages destructifs / Prélévements Piéce DEDAT0 Dinex
E Px Prélévement Positif ; : + :
3, I 200
Px Prélévement négatif ~ pigcet 009 Conduit
S Sondage destructif Ref Pidce 2
Types de murs 3 pices Pidee 60 P
&
I Vurporteur pitsd \ l J
+
I | Mur Cloison (type 1) DEopz
A
Piece? i Pidce 15
== Mur Cloison (type 2) Icp e -
| —— +

7 ﬂ DED100
Gaine technique a2y , Pidced
- o Pitce 3 .

Eléments ou piéces non visités : DEDO20

& Local non visité : Piece 6

A Elément non visité . pesemenaes

ELEMENT
HON VISITE

s arafyses: P14z
(et tableau des analyses)

Rez-de-chaussee Sol

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 14 / 272



8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 15 sur 266 RAAT

Rapport du : 18/06/2025 Bn i ks
Groupe X AVANT TRAVAUX
— . - p1a3
@ dw Planche de repe'rage d.es njaterlaux (ct. thbleau des analyses)
—— et produits amiantés +
Pisces7 % o
Affaire MA2505081108 <, L + et tablnau des snnlyses)
Opération CABON antoine I I. - .
8 rue de l'aiguillon i Piéce 58 m‘j’ss—& ¢k tablenu des anslyses)
Site 22300 Pidce 56 | ;
LANNION
Date de
A 1 202 - -
réalisation 8/06/2025 ) T ivoei H Lo
Matériaux et produits contenant de I'amiante Fees
=
% Surface amianté — ]' {3} P130 Fibro ciment
3 s
Linéaire / paroi amianté (type 1) )
Piece 54 -
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) AT pRaoT
: [:] pww e [ " i e
Sondages destructifs / Prélevements -t des Snples
E Px Prélévement Positif
Px Prélévement négatif
S Sondage destructif s v
Types de murs ‘p)n
Ctableau et armiyins) [5) P141 Cropi + ancluits & base dos platrs Scere
_ Mur Porteur . tableaw des analyses)
B i [5) 7125 Endult 3 base da plitre + peinture
MurCloison (typet) | 1 N e R [5) P126 Enduit & base do phitre « peinture Score £
Piece 14 0012 Endult & bave do phitre ¥, tableat des anakees
_— Mur Cloison (type 2)
Gaine technique i _—_— M " et
\oonzmnmuaunn l[

Eléments ou piéces non visités

& Local non visité

0016 Enduit a base de platre

Pitce:6 Pidce s

A Elément non visité f ’ -

ELEMENT
HON VISITE

ZPSOT37 - Panneaix ea panneaux de particules de bois .
= = Rez-de-chaussée Mur

P2

(¢f. 2ableau des analyzes

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 16 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe
o . L. DEDOOSZ . P4y
< dm Planche de repérage des matériaux I ! K (ct. tabloau des analysos)
et produits amiantés — =
Piéce 57 +¥ g
Affaire MA2505081108 N g
5 a8,
Opération CABON antoine ./ ﬂ{ 3
o 1 ‘4 E
8 rue de l'aiguillon : Piéce 58 Hikossh g
site 22300 Pidce 56 L g
LANNION s DEDOCS3 E
Date de 4-§---- DEDoos2 [ 3 &
réalisation 18/06/2025 — AT
Matériaux et produits contenant de "amiante Piece 55 s
=
% Surface amianté I—
Linéaire / paroi amianté (type 1)
Piece 54 4 | pEpoore Ciiis
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) -
O [:] Conduit amianté Pisce A i
Sondages destructifs / Prélévements Pléce T , DEDOCOS
E Px Prélévement Positif — ——r—
Pidce 12, %
Px Prélévement négatif Piece 1
. Piece 10
S Sondage destructif 7 s
Types de murs /} S Piece 81 peponss Piéce 60
¥ + - oEDo02s
_ Mur Porteur piece §
I | Mur Cloison (type 1)
: i i ]
| Mur Cloison (type 2) Piéce 7 Pigce 14 Piéce 15 |
+-- pepoote
‘ \ ¢ |

Gaine technique 5 . Piéce 4
RVl Pidce 3 4. DEDOOIE
+ i . —_ DEDODTT

Eléments ou piéces non visités

DEDOD19
& Local non visité Pléce 6

A Elément non visité

o
pras

tableau des anafyses)

Rez-de-chaussée Plafond

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
a x Repérage amiante travaux - Page 17 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

i Planche de repérage des matériaux
(adxe> perage ces m
et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine

8 rue de l'aiguillon
Site 22300

LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025

Matériaux et produits contenant de I'amiante 0096 Plaques en fibro ciment

% Surface amianté

Linéaire / paroi amianté (type 1)

- — - Linéaire / paroi amianté (type 2) Pl
I {cf tableau des analyses)

O l:l Conduit amianté [~ DED0SS

Sondages destructifs / Prélévements Toiture :
T
E Px Prélévement Positif Fsl o
Px Prélévement négatif / e ====
&) . ——— —— ;
S Sondage destructif Tohure 1 Toiture
Types de murs &

I

i

_— Mur Cloison (type 2)

_ Mur Porteur 3
I | Mur Cloison (type 1) 5 pce 2

+ .
i ll DEDO29 |F oo DEDO33
- -0 -

Y Piece 16

Piece 20 -—I_élo" g

Gaine technique

l
o

Eléments ou piéces non visités

Piéce 18 X
P Pigce 19
Local non visité
R Sitire
A Elément non visité
ELEment
Ve

1er Etage Sol

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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Groupe

Planche de repérage des matériaux
M pérag

et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine

8 rue de l'aiguillon
Site 22300

LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025

Matériaux et produits contenant de I'amiante
[~
W Surface amianté

Linéaire / paroi amianté (type 1)

- - Linéaire / paroi amianté (type 2)

O D Conduit amianté

Sondages destructifs / Prélévements

E Px Prélévement Positif
Px Prélévement négatif
S Sondage destructif

Types de murs

I | Mur Cloison (type 1)

_— Mur Cloison (type 2)

Gaine technique

Eléments ou piéces non visités

Local non visité

Elément non visité

8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 18 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Toiture

Toiture
P11s Taiture - Toiture
I ‘l -»‘- 83 aralyses)
— —_—
< —_——
I
Piéce 21 e 22}—— Hece 1
Pibce 20 _l_., L I DEDOO34
"o
Piéce 16 |
e e EZ
' DEDOOO \?
] DED0031
A
Piece 18 :
Piéce 191

[3) P11 Plagues seuples bitumineuses antlvibiatites
DEDO036 . - it

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104
Dossier Page 18 /272
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 19 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

~A Planche de repérage des matériaux
(adxe>r perag [

et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine
8 rue de l'aiguillon Toitute
Site 22300
LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025

Matériaux et produits contenant de I'amiante

% Surface amianté

Linéaire / paroi amianté (type 1)

- - Linéaire / paroi amianté (type 2)

O [:] Conduit amianté Toture

Sondages destructifs / Prélévements

E Px Prélévement Positif
Px Taiturs 1 Toture

Prélévement négatif

S Sondage destructif

Types de murs .

Pidee 21 P

I | Mur Cloison (type 1) Piéer 20

_— Mur Cloison (type 2)

|
i

Gaine technique

Pigce 13

’a Y PP Pidce 19
Eléments ou piéces non visités

& Local non visité

A Elément non visité ter ftage Platond

ELEMENT
HON VISITE

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 19 /272



8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 20 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine
8 rue de I'aiguillon
Site 22300
LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025
Matériaux et produits contenant de I'amiante
Surface amianté
2 Piece 27
Linéaire / paroi amianté (type 1) | f------ DEDOO41
s Pipce 31
Piece 29 55 o
-—— Linéaire / paroi amianté (type 2) Piéce 30 ce 24
Conduit amianté ) "‘\‘ + r'.’;fﬂ _____ DED0042
O [ o fheess
Sondages destructifs / Prélévements \ v e
s "ol P |
E Px Prélévement Positif b pia : o .
Y ece A
Px Prélévement négatif e ; - DED°°37 4 Plece 26 |
T /
S Sondage destructif :
Types de murs DED0045
DED0046
_ Mur Porteur DED0047
I | Mur Cloison (type 1) Pidce 25
_— Mur Cloison (type 2)
Piece 28
Gaine technique
Eléments ou piéces non visités
& Local non visité
I |
2éme Etage Sol
A Elément non visité 9

Hen e

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104
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Groupe

~A Planche de repérage des matériaux
(adxer perag

et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine

8 rue de l'aiguillon
Site 22300

LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025

Matériaux et produits contenant de I'amiante

% Surface amianté

Linéaire / paroi amianté (type 1)

- - Linéaire / paroi amianté (type 2)

O [:] Conduit amianté

Sondages destructifs / Prélévements

E Px Prélévement Positif
Px Prélévement négatif
S Sondage destructif

Types de murs

I | Mur Cloison (type 1)

_— Mur Cloison (type 2)

Gaine technique

Eléments ou piéces non visités

& Local non visité

A Elément non visité

ELEMENT
HON VISITE

8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 21 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

[E) P139 Tapi + Enduit de
(et tableau des analyses]

) [3) P140 Tapisserie + enduits a base des platre
(<t tableau des analyses)

+ Bande « plagues de platre

bleau des analyses)

[2) P110 Moguette + colie jaune

(7. tableau des

1 4

eau des analyses)

[E) P136 Tapisserie + Enduit de jointoiement - Bande + plaques de platre

(ct. tableau des analyses)

L @enst

+ Enduit de - Bande + plaques de platre

(et tableau des analyses)

Pié(e 27
Flkce2y Pidce 30 - —plece 24
: $ - ==\ - - DEDOO44
| : fjgce_szl g DED0043 l :
P  a— 2 0 S (R | S S—
Piéce 23 Ks 3
4+ ; X
DED0033 \
0045 Enduits a base de plitre
! (cf. tableaw des analyses) ].«'
p112 ”
(cF tablesu des analyses|  Fiéce 25
Pidce 28
0054 Enduits 3 base de plitre
2éme Etage

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 21 /272

" Pitce26 /&S
— — P38
(cf. tableau des analyses)

Mur




8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 22 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

ad Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine
8 rue de I'aiguillon
Site 22300
LANNION
Date de
réalisation 18/06/2025
Matériaux et produits contenant de I'amiante

% Surface amianté

Linéaire / paroi amianté (type 1) Piece 27
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) Pi
i ipce 31
: Pilcazd piece 30 Piece 24
O D Conduit amianté & _..| =+--DED0051
Sondages destructifs / Prélevements . 15 -‘b. iece 3, _é; I
E Px Prélévement Positif _ﬂ b4 4 l ¥ 1_
(. 998 .
Px Prélévement négatif » + Pigce23 & I~ p\
— | ——9 . s A
S Sondage destructif + + \ + ; Piece 26 &
' ’ 2 —g '
Types de murs o DED0040 '
o DED0049 :
R 1 E o
—— Mur Cloi (t 1 H ' (cf. tableau des analyses)
ur Cloison (type ! N
P114 Piece 25

- (cf. tableau des analyses)
= Mur Cloison (type 2)

Piéce 28

Gaine technique

Eléments ou piéces non visités

& Local non visité

A Elément non visité

2éme Etage Plafond

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 23 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés
Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine
8 rue de I'aiguillon
Site 22300
LANNION
Date de 18/06/2025 0080 Conduit
réalisation
Matériaux et produits contenant de I'amiante DED0071 DEDO0053 DED0072 DEDO0059
= F DEDPOS2 : DEDO00538
% Surface amianté ' ' :
L o ! L : g
Linéaire / paroi amianté (type 1) ¢ R s B N A— K
@] ; ; ! =4
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) ; Piéce 53 [ Piece 52
: ; ¢ |
o [_] Conduit amianté E g Se EEE
' K
Sondages destructifs / Prélevements - . £ s
g | @) ] Piece 50 w0
E Px Prélévement Positif : - iece 51 -
_l 3 Il \ N Piéce 33
Px Prélévement négatif E — o —a
Y r . K id
S Sondage destructif Pieced9 + P s Piéce 45 !
2 R //FW
Types de murs 2 H‘.ﬂ e a%é’ /,é/// C////é
5 //5/4///{//4/4/4///{/
— . : 5
Mur Cloison (type 1) T 5 : 7//2/%/;73/7///7////;/
2 : s & o . p' A
=== Mur Cloison (type 2) . e 2777 e Piece 43 iece 39
5 Sl pisce 42
: 7
Gaine technique x A VI
: LSS, s 7//
Eléments ou piéces non visités : 755/////52;///224// /22¢
: 7. s
& Local non visité ! :
— [E] P115 Plag pi
(ct, tableau des analyses)
A Elément non visité 0070 Lés en matériau plastique

3eme Etage Sol

ELCmEnT
HON VISITE

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN / Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 24 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe
Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés
Affaire MA2505081108 DED_OOG!
Opération CABON antoine &
8 rue de I'aiguillon :
Site 22300 g : DED0060
1 t '
LANNION l@ .:.‘,),,s:_:,":',"fprew ?,au" : ' DED0075
\ : : DEDO057:
Date de - . . .
réalisation 18/06/2025 ! ' E DED0054 E . [@) P103 interrupteur bakelit
Matériaux et produits contenant de I'amiante ! ! b s ) gickiiabieasdes anaives)
2 ) ' o A
W Surface amianté ' : Voo oo DEPOOGZ
; ¥ SH s :
Linéaire / paroi amianté (type 1) . = : . . -
. o . '
' O T ' :
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) ’ ) ] v !
2 P iPigce 52 :
o [ ] Conduit amianté Riecess : : ! v
Sondages destructifs / Prélévements °'~I\' : s . y
E Px Prélévement Positif L2 . +
s . Piece 50 ,
Px Prélévement négatif J[-,‘ ‘
S Sondage destructif — —td e . = W,
Types de murs Piece 49 s Piece 45 v Piéce 34 0. “Piéce 38 il
g ' -
[ T : M —L i !
R | LS : R | B Pig 7
I | Mur Cloison (type 1) : s L
=== Mur Cloison (type 2) . :
Pieced8 1 Pid .
; J Fiegy 45 Piéce 43 Pi¢ce 39
Gaine technique : Piece 47 i Piece 44 Piece 42
Eléments ou piéces non visités : :
AN 5 5
Local non visité : ‘
: :
; | 0072 Co‘lle beige + couche platreuse blanche
' DED0070 DED0065
A Elément non visité

3eme Etage Mur
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Affaire
Opération

Site

Date de
réalisation

Groupe

Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés

MA2505081108
CABON antoine

8 rue de I'aiguillon
22300

LANNION

18/06/2025

Matériaux et produits contenant de I'amiante

2

O [

Surface amianté
Linéaire / paroi amianté (type 1)
Linéaire / paroi amianté (type 2)

Conduit amianté

Sondages destructifs / Prélévements

E Px
Px
S

Types de murs

Prélévement Positif
Prélévement négatif

Sondage destructif

Mur Porteur
Mur Cloison (type 1)

Mur Cloison (type 2)

Gaine technique

Eléments ou piéces non visités

Local non visité

Elément non visité

8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 25 sur 266

Rapport du : 18/06/2025
; E%bleau des analyses) o
piehy 2e-analyses v(cf, tableau des analyses)
DEDO069 ! DEDO0055 :DEDWB ! Y
A : { ) :
: : 1 7 + :
. : PR N ;
4 i ! —Y— = :
: ! Piéce 53 : Ricce:ad :
P - . :
: ' T :
5 H t .;- \ :
712050 Toiece 51 piece 357 "ec 36
1 : Jl Pidce 33 :
e o = 7 e 0L
Pifcea9 Piece 45 " Pice 34 ' b i g
. 278 — o—
™o & o .
- 5
0 P S,
Piece 48 i1 Piécedb Piace 43 Piéce 39
Pigce 47 Co Piéce 44 Pigce 42
' op107

(cf. tableau des analyses)
DED0067
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8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 26 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Planche de repérage des matériaux
et produits amiantés

Affaire MA2505081108
Opération CABON antoine
8 rue de I'aiguillon
Site 22300
P102
LANNION : (cf. tableau des analyses)
Date de i
réalisation 18/06/2025 p127 '
Matériaux et produits contenant de 'amiante et a;;;;u tlessana yses) DED0076 |
- P kb s s ; !
W Surface amianté o (cf tableau des analyses) : :
Linéaire / paroi amianté (type 1) , l I
- - Linéaire / paroi amianté (type 2) _l L i i
a5y e s [ )
o [ | | conduitamianté o (7‘;’(\’ + s '
Sondages destructifs / Prélévements =) i
E Px Prélévement Positif ‘
Px Prélévement négatif M) ++
S Sondage destructif Combles non habitables
Types de murs
_ Mur Porteur
I | Mur Cloison (type 1)
== Mur Cloison (type 2)
B
Gaine technique
Eléments ou piéces non visités Combles

Local non visité

Elément non visité

g
5
<z Q
B
5t @
£
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 27 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 REvERAGE AMiANTE

AVANT TRAVAUX

Groupe

Tableau des analyses effectuées:

Résultat
Laboratoire

Echantillon Description Expert Description laboratoire

DED0001-160117 Identl.fla.nt: 0091 - Moguette grls_eyavec co'uche souple + colle 'poly.mere jaune avec poussiéres + ragréage gris Absence d'amiante
De_scrlptlon: Lés en moquette en faible quantité non séparable : Absence d'amiante

DEDO002-160117 Identl.fla.nt: 0002 - fiolle grise + materlau grls.heteroglene non séparable + couche playtreu_se blanche non Absence d'amiante
De_scrlpnon: Colles carrelages séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage : Absence d'amiante

DED0003-160117 Identlflapt: 0003 . ) - Fndylt platreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable : Absence Absence d'amiante
Description: Enduits a base de ciment d'amiante
| ifiant: 4 - . PR . .

DED0004-160117 Identifiant: 000 - Matériau gris en vrac hétérogéne : Absence d'amiante Absence d'amiante

Description: Chape maigre (base ciment) (seuil de porte)

Ident t: 0005 - . . . . .
DED0005-160117 n '. an R N - Matériau souple noir + peinture non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Joint de fenétre

DED0006-160117 Identlflant: 0006 o ) - EEndwt gris en vrac + ‘mat.enau platreux blanc en vrac non séparable + peinture non Absence d'amiante
Description: Enduits a base de ciment séparable : Absence d'amiante

Identifiant: 0007

DED0007-160117 ———— . - Ragréage gris + matériau compact gris hétérogéne non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Ragréage

DED0008-160117 Identlflaht: 0008 ) - !Ragreage gris hétérogéne + matériau blanc en faible quantité non séparable : Absence Absence d'amiante
De_scrlptlon: Ragréage d'amiante

DED0009-160117 Identl.fla.nt: 0009 ) - Materlau comlpact gris aveF fibres \'/|S|b.les + matériau compact gris non séparable + Présence d'amiante
De_scrlptlon: Conduit peinture non séparable : Présence d'amiante

DED0010-160117 Identlflapt: 0010 ) - (;o/lle p?lymerejajune non séparable ): ragreage gris + sous couche de ragréage grise Absence d'amiante
Description: Ragréage hétérogene non séparable : Absence d'amiante
| ifiant: N ) . B i

DED0011-160117 Identifiant: 0011 - Enduit platreux blanc en vrac + peinture non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante

Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc + carton non séparable + matériau platreux beige en faible quantité

DED0012-160117 . . . . .
non séparable + peinture non séparable : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0013-160117 Identlflapt: 0015 - Folle grise + matériau gris en vra‘c hgterogene non séparable + joint cassant gris non Absence d'amiante
Description: Colles carrelages séparable + carrelage : Absence d'amiante

DED0014-160117 MOOH& o X - EndU[lt platreux b!anc en vlrac.+ matériau gris en vrac hétérogene non séparable + peinture Présence d'amiante
Description: Enduits a base de platre non séparable : Présence d'amiante

DED0015-160117 IdeLfla»nt: 0017 - Matériau platreux blanc en vrac + papier non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante
De_scrlptlon: Bandes placo

DEDO016-160117 Identlflaﬁt: 0019 - Materlau fibreux ma:’ron. avec poussiéres + matériau platreux blanc en faible quantité non Absence d'amiante
De_scrlptlon: Panneaux et plaques séparable : Absence d'amiante
1 ifiant: - N y . .

DED0017-160117 Identifiant: 0018 - Matériau platreux blanc en vrac avec fibres : Absence d'amiante Absence d'amiante

Description: Protections en platre

DED0018-160117 %9?:&“5 3 base de platre - Enduit platreux blanc + peinture : Absence d'amiante Absence d'amiante

DED0019-160117 Identl. aﬁt: 0021 L X - Fndult platreux bIan(I: en.vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre séparable : Absence d'amiante
Identifiant: 0023 - Colle polymeére jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche
DED0020-160117 Description: Ragréage non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence Absence d'amiante
d'amiante
Identifiant: 0024 P . . . . .
DED0021-160117 L.Ia.n - Matériau fibreux beige + peinture blanche non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Panneaux et plaques
§ eoa " o , " . L
DED0022-160117 Identl. ant: 00?5 N ) ) IRev'etement souple gris + colle polymére jaune non séparable + ragréage gris : Absence Absence d'amiante
Description: Lés en matériau plastique+ragréage d'amiante
Identifiant: 0026 - Revétement souple bleu + colle polymére jaune non séparable + ragréage rose + sous
DED0023-160117 Description: Lés en matériau plastique+ragréage couche de ragréage grise + peinture non séparable + colle grise non séparable + joint Absence d'amiante

cassant gris non séparable + carrelage : Absence d'amiante

| ifiant: 002 A . . . . . . .
DED0024-160117 dentl.fla.nt 0027 . . - Enduit platreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Présence d'amiante Présence d'amiante
Description: Enduits a base de platre

DED0025-160117 %Pgﬁ:-vapeur - Matériau fibreux noir avec poussiéres : Absence d'amiante Absence d'amiante

Identifiant: 0030

DED0026-160117 ——— - Matériau fibreux jaune avec poussiéres : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Isolant sur faux plafond

DED0027-160117 Identl.l I t: 0031 - Col!e beige avgc couche en papier + couche plaltreyse blanche non séparable + peintures Absence d'amiante
Description: Colle de carrelage multiples non séparable + carrelage : Absence d'amiante
| ifiant: . . . .

DED0028-160117 m 0034 . - Matériau compact gris avec fibres visibles : Présence d'amiante Présence d'amiante
Description: Conduit

DED0029-160117 Identl.fla.nt: 0035 ) ) - Colle polymere JE,IUHE non séparable + ragréage glrls non séparable + colle grise + joint Absence d'amiante
Description: Ragréage+colle carrelage+ragréage cassant gris non séparable + carrelage : Absence d'amiante

DED0030-160117 Identlflant: 0036 L X - Enduit pl?trelux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable : Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre Absence d'amiante

DED0031-160117 Identl.ﬂa.nt: 0037 o X - Fndmt platreu>f blan'c en vrac,+ carton non .separable + rnatenau platreux bellge_non Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

DED0032-160117 Identl.ﬂa.nt: 0038 - !vlaterlau f|breux1aulne + couche fibreuse blanche non séparable + peinture blanche non Absence d'amiante
Description: Panneaux et plaques séparable : Absence d'amiante

DED0033-160117 Identlflapt: 00?9 N ) - !Rev?ztement souple rouge + colle polymere jaune non séparable + ragréage gris : Absence Absence d'amiante
Description: Lés en matériau plastique d'amiante

DED0034-160117 Identl. a.nt: 0040 - Colle belge +.couche platreuse blanche + peintures multiples non séparable + carrelage : Absence d'amiante
Description: Colle de carrelage Absence d'amiante

DED0035-160117 Identifiant: 0042 - Colle polymére jaune non séparable + ragréage gris : Absence d'amiante Absence d'amiante

Deicription: Ragréage

DED0036-160117 M 0041 s N - Enduit platreux blanc + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre

Identifiant: 0043

Description: Ragréage

Identifiant: 0044 - Enduit platreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier

Description: Enduits a base de platre peint non séparable : Absence d'amiante

DED0037-160117 - Colle polymeére jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris : Absence d'amiante Absence d'amiante

DED0038-160117 Absence d'amiante

Identifiant: 0045 - Enduit platreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable :

DED0033-160117 Description: Enduits a base de platre Présence d'amiante

Présence d'amiante
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DED0040-160117

Identifiant: 0046
Description: Panneaux et plaques

- Matériau fibreux beige + peinture blanche non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0041-160117

Identifiant: 0047
De_scription: Colles carrelage

- Colle grise + matériau gris hétérogene non séparable + joint cassant gris non séparable +
carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0042-160117

Identifiant: 0048
Description: Colle de carrelage

- Colle grise + couche platreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable
+ joint cassant gris non séparable + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0043-160117

Identifiant: 0049
Description: Colle de carrelage

- Colle beige + peinture non séparable + couche platreuse blanche non séparable + carrelage
: Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0044-160117

Identifiant: 0050
De_scription: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0045-160117

Identifiant: 0051
De_scription: Lés en moquette

- Moquette grise avec couche souple + colle polymére jaune avec couche en mousse :
Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0046-160117

Identifiant: 0052
Description: Lés en matériau plastique

- Revétement souple jaune + colle polymére jaune non séparable + ragréage gris : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0047-160117

Identifiant: 0053
Description: Colles carrelages

- Colle grise + matériau gris hétérogéne non séparable + joint cassant gris non séparable +
carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0048-160117

Identifiant: 0054
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac + papier peint non séparable : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0049-160117

Identifiant: 0055
Description: Panneaux et plaques

- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable + peinture blanche non
séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0050-160117

Identifiant: 0057
Description: Panneaux et plaques

- Matériau fibreux beige avec poussiéres + peinture blanche non séparable + matériau
platreux blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0051-160117

Identifiant: 0056
De_scription: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0052-160117

Identifiant: 0058
De_scription: Lés en moquette

- Moquette grise avec couche souple + colle polymére jaune non séparable + ragréage gris
en faible quantité : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0053-160117

Identifiant: 0059
Description: Colles carrelage

- Colle grise hétérogéne + joint cassant gris + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0054-160117

Identifiant: 0060
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0055-160117

Identifiant: 0061
De_scription: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0056-160117

Identifiant: 0062
Description: Lés en matériau plastique

- Revétement souple bleu + colle polymére jaune non séparable + ragréage gris avec fibres :
Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0057-160117

Identifiant: 0063
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0058-160117

Identifiant: 0064
De_scription: Colles carrelages

- Colle grise hétérogéne + joint cassant gris + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED005S-160117

Identifiant: 0065
De_scription: Colle de carrelage

- Colle grise + joint cassant gris + peinture + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0060-160117

Identifiant: 0066
Description: Colle de carrelage

- Colle grise + peinture + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0061-160117

Identifiant: 0067
Description: Lés en matériau plastique

- Revétement souple beige + colle polymére jaune avec poussiéres : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0062-160117

Identifiant: 0068
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0063-160117

Identifiant: 0069
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0064-160117

Identifiant: 0070
Description: Lés en matériau plastique

- Revétement souple beige + colle polymere jaune en faible quantité non séparable :
Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0065-160117

Identifiant: 0071
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0066-160117

Identifiant: 0072
Description: Colle beige + couche platreuse blanche non séparable

- Colle beige + couche platreuse blanche non séparable : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0066-160117-
2

- Carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0067-160117

Identifiant: 0073
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0068-160117

Identifiant: 0074
Description: Ragréage

- Colle polymére jaune non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED006S-160117

Identifiant: 0075
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0070-160117

Identifiant: 0076
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non
séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0071-160117

Identifiant: 0077
Description: Ragréage

- Ragréage gris en vrac hétérogene : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0072-160117

Identifiant: 0078
Description: Ragréage

- Ragréage gris hétérogene : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0073-160117

Identifiant: 0079
Description: Isolant

- Matériau fibreux vert + papier bitumé non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0074-160117

Identifiant: 0080
Description: Conduit

- Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles non séparable + peinture non séparable :
Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0075-160117

Identifiant: 0081
Description: Calorifugeage

- Matériau fibreux marron + matériau en liege beige et noir non séparable : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0076-160117

Identifiant: 0082
Description: Isolant

- Matériau fibreux beige avec poussiéres + matériau cartonné avec couche bitumineuse non
séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0077-160117

Identifiant: 0084
Description: Lés en matériau plastique

- Revétement souple gris + colle polymeére jaune non séparable + ragréage gris : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0078-160117

Identifiant: 0085
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable +
peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0079-160117

Identifiant: 0086
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0080-160117

Identifiant: 0087
Description: Dalles plastiques+colle+ragréage

- Revétement cassant bleu + colle polymére jaune + revétement cassant beige + colle
polymére jaune non séparable + ragréage gris : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0081-160117

Ide

ifiant: 0088

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante
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De_scription: Enduits a base de platre ou ciment

DED0082-160117

Identifiant: 0089
Description: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0083-160117

Identifiant: 0090
Description: Colle bitumineuse noire + colle polymére jaune + ragréage
gris + sous couche de ragréage blanche

- Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymére jaune non séparable + ragréage
gris + sous couche de ragréage blanche non séparable : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0083-160117-
2

- Revétement souple gris : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0084-160117

Identifiant: 0091
De_scription: Panneaux et plaques

- Matériau fibreux marron non séparable + peinture blanche non séparable : Absence
d'amiante

Absence d'amiante

DED0085-160117

Identifiant: 0092
De_scription: Ragréage

- Ragréage gris en vrac hétérogene : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0086-160117

Identifiant: 0093
Description: Ragréage

- Colle polymeére jaune non séparable + ragréage gris hétérogene : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0087-160117

Identifiant: 0094
Description: Fibres-ciment

- Fibrociment gris avec fibres visibles : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0088-160117

Identifiant: 0096
Description: Plagues en fibres-ciment

- Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED0089-160117

Identifiant: 0097
Description: Ragréage

- Colle polymeére jaune non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0090-160117

Identifiant: 0098
Description: Enduits a base de ciment

- Enduit gris en vrac hétérogéne + peinture : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0091-160117

Identifiant: 0099
De_scription: Colle de carrelage

- Colle blanche + carrelage : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0092-160117

Identifiant: 0100
De_scription: Enduits a base de platre

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0093-160117

Identifiant: 0102
Description: Enduits a base de ciment

- Enduit compact gris + peinture : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0094-160117

Identifiant: 0103
Description: Enduits a base de ciment

- Enduit gris en vrac hétérogéne + peinture : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0095-160117

Identifiant: 0104
Description: Enduits a base de ciment

- Enduit gris en vrac + peinture : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0096-160117

Identifiant: 0105
Description: Complexe asphalté

- Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec fibres : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0097-160117

Identifiant: 0106
Description: Solin

- Matériau souple gris non séparable + matériau souple incolore avec poussiéres non
séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0098-160117

Identifiant: 0107
Description: Mitre

- Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles : Présence d'amiante

Présence d'amiante

DED00SS-160117

Identifiant: 0108
Description: Bitume couche et sous-couche

- Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux — prise
d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 3 : Absence d'amiante

Absence d'amiante

DED0100-160117

Identifiant: 0109
Description: Bitume couche et sous-couche

- Agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux — prise
d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 3 : Absence d'amiante

Absence d'amiante

Identifiant: ZPSO0110

P101 . N A - Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Colle a base de platre
P102 m ZPSOO.M:.[ A - Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre
| ifiant: Z 112 - . . . . .
P103 deL.ﬂa.nt _PSOO . - Matériau dur (marron) (foncé) : Présence d'amiante Présence d'amiante
Description: interrupteur bakelit
P104 MZPSOO}I} N - Matériau dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Enduits a base de platre
P105 Identifiant: Z‘PSOOllz . - Matériau dur (fibreux) (marron) : Présence d'amiante Présence d'amiante
Description: interrupteur bakelit
P106 Identlflant: ZPS00113 o » ) - Phase 2 !watgrlau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante
Description: Plagues souples bitumineuses antivibratiles Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0109 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ;
Description: Enduits a base de platre matériau semi-dur de type platre (blanc) en traces
P107 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0114 - Phase 1 Matériau de type systéme d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché platre (blanc) en traces
P108 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
109 Identlflapt: ZPSF)146 o - !Vlat.erlau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence Absence d'amiante
Description: Peinture + enduits a base de platre d'amiante
Identifiant: ZPSO0115 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type systeme
Description: Enduit a base de platre projeté d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau
P110 seml»dur (bl\an.c) Présence d'amiante
Présence d'amiante
- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0116 - Phase 1 Matériau de type systéeme d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
Description: Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés platre (blanc) en traces
P111 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0116 - Phase 1 Matériau de type systéeme d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
Description: Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés platre (blanc) en traces
P112 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
P113 Identlflar]t: ZPSOQ117 - !vlat_erlau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type mastic (rouge) : Absence Absence d'amiante
Description: Mastic rouge d'amiante
P114 Identifiant: PSO0118 - Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante Absence d'amiante

Description: Ruban adhésif argent + colle jaune
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Identifiant: ZPSO0119

- Matériau souple (noir) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle

P15 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles (jaune) : Présence d'amiante Présence d'amiante
Identifiant: ZPSO0120 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type systéme
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)
P116 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0121 - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) en
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché traces
P117 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0122 - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (violet) ; matériau semi-dur de type enduit
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type
platre enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)
P118 Absence d'amiante Absence d'amiante
- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Absence d'amiante
P119 Ident|f|apt: ZPSOQl%l X » ) - !\/Iat.erlau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) : Absence Absence d'amiante
Description: Enduit a base de plétre lissé ou taloché d'amiante
Identifiant: ZPSO0122 - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre
platre (blanc) en traces
Absence d'amiante .
P Al !
120 - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) bsence d'amiante
Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0123 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
Description: Enduit de jointoiement des plaques de platre matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de
type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante
P121 - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante
Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)
Absence d'amiante
- Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0124
P o s N s . - éri i- a [ : ‘ami Al ‘ami
122 De_scrlptlon: Enduit a base de platre lissé ou taloché Matériau semi-dur de type platre (blanc) : Absence d'amiante bsence d'amiante
123 Identl.fla.nt: ZPSOQ123 o X - Matériau de type Isyst'eme d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type platre Absence d'amiante
Description: Enduit de jointoiement des plagues de platre (blanc) : Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0124 - Phase 1 Matériau de type systeéme d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante N
P24 - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante
Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Absence d'amiante
P125 Identl.ﬂa‘nt: 0027 o X - Matériau fie type s‘ystéme d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre Présence d'amiante
Description: Enduits a base de platre (blanc) : Présence d'amiante
P126 Identl. |a.nt: 0027 o X - !Vlatverlau de type systeme d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence Présence d'amiante
Description: Enduits a base de platre d'amiante
P127 M ZPSOO_117 - Matériau semi-dur (rouge) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: Mastic rouge
128 Identlflapt: ZPS00118 B ) - Materlauv(royge) en traces ; matériau (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) : Absence d'amiante
Description: Ruban adhésif argent + colle jaune Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0126 - Phase 2 Matériau de type polystyréne (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) ;
P129 Description: Panneaux type fibralit matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante
Absence d'amiante
P130 Identl.ﬂa‘nt: ZPS00127 ) - Materlau 'de t‘ype peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante
Description: Cache moineaux Présence d'amiante
Identifiant: ZPSO0128 - . . - . X o o
P131 Description: Joint de vitrage blanc - Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0128 - . . - L . A o
P132 Description: Joint de vitrage blanc - Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante Absence d'amiante
P133 MZPSOOIZQ ., - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Description: colle de carrelage + ragréage
P134 - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO0130 - [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit platreux blanc non
P135 Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de séparable + papier non séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée non Présence d'amiante
platre séparable : Présence d'amiante
Identifiant: ZPSO0131 - [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau platreux blanc non
P136 Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de séparable + papier non séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée non Présence d'amiante
platre séparable : Présence d'amiante
Identifiant: ZPSO0132 - [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit platreux blanc non
P137 Description: Crépi + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre séparable + papier non séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée non Absence d'amiante
séparable : Absence d'amiante
Identifiant: ZPSO133 - [Met] Peinture non séparable + enduit platreux blanc non séparable + papier non
P138 Description: Crépi + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence Absence d'amiante
d'amiante
Identifiant: ZPSO0131 - [Met] Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit platreux blanc non
P139 Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de séparable + papier non séparable + matériau platreux blanc avec couche cartonnée non Présence d'amiante

platre

séparable : Présence d'amiante
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P140

Identifiant: ZPSO135
Description: Tapisserie + enduits a base des platre

- [Met] Papier peint non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit
platreux blanc : Présence d'amiante

Présence d'amiante

P141

Identifiant: 0012
Description: Enduits a base de platre

- [Met] Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit platreux
blanc : Présence d'amiante

Présence d'amiante

P142

Identifiant: ZPSO138
Description: Dalles moquettes avec entre-couche noire

- [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse : Absence d'amiante

Absence d'amiante

P143

Identifiant: ZPSO139
Description: Enduit a base de ciment lissé ou taloché

- [Met] Enduit compact gris hétérogéne : Absence d'amiante

Absence d'amiante

P144

Identifiant: ZPSO140
Description: Peinture + enduits a base de ciment

- [Met] Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogéne : Absence d'amiante

Absence d'amiante

P145

Identifiant: ZPSO141
De_scription: Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

- [Met] Peintures multiples non séparable + enduit platreux beige en vrac non séparable :

Absence d'amiante

Absence d'amiante

P146

Identifiant: ZPSO142
Description: Dalle béton

- [Met] Matériau compact gris hétérogene : Absence d'amiante

Absence d'amiante

P147

Identifiant: ZPSO143
Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de
platre

- [Met] Peinture non séparable + enduit platreux blanc : Absence d'amiante

Absence d'amiante

P148

Identifiant: 0105
Description: Complexe asphalté

Absence d'amiante

Identifiant: 0105
De_scription: Complexe asphalté

- [Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et
poussieres : Absence d'amiante

Absence d'amiante
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :
Le programme de repérage de la mission décrite en téte du présent
rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des
démontages particuliers, de maniére a suivre rigoureusement le
périmetre de travaux définis avec le donneur d’ordre et I'lannexe A de
la norme NF X 46-020 d’Aout 2017.
Lorsque, dans des cas tres exceptionnels et justifiés certaines parties
d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne
commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves et préconise
les investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les
différentes étapes des travaux.
Ne font pas partie du repérage :
e Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et
nécessitant une habilitation particuliére pour y pénétrer)
e Leslocaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant
une habilitation particuliere poury pénétrer)
e Leslocauxou parties de locaux n"ayant pu étre inspectés et listés
dans le tableau page précédente
e Lesouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, |'opérateur de repérage recherche et
constate de visu la présence de matériaux et produits qui
correspondent aux composants ou parties de composants listés en
annexe 1 de I'Arrété du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir
de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux
réputés contenir de I'amiante, il les repére également. L'inspection des
ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des
sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il
convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent étre inspectés
- Les gaines techniques doivent étre controlées

- Les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et
joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de

cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de
présence de matériaux contenant de I'amiante.

Lorsque, dans des cas tres exceptionnels, qui doivent étre
justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant
que la démolition / les travaux ne commencent, I'opérateur de
repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront-étre réalisées entre les
différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des
investigations réalisées ». lls sont réalisés en partant de la surface du
support jusqu’a I'élément structurel du batiment.

En respect de I'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés
dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de
I'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de
protection individuelle et du matériel a utiliser sont issus de
I’évaluation des risques réalisée préalablement a lintervention,
selon le mode opératoire d’ADX Groupe dans lequel est détaillée la
méthodologie de prélévements.

Etablissement des zones présentant des similitudes
d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche
réalisée au cours de I'ensemble des étapes de la mission, dans le but
final d’aboutir a Iidentification et |a localisation des ZPSO contenant
ou non de I'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un
ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des
ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant I'immeuble bati,
I'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de
critéres pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages a réaliser sera directement impacté par le
caractere continu ou discontinu de la ZPSO.

mur € antrée dans ix
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Ecart, adjonction ou suppression par rapport a la norme NF X 46-020 :
Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d’inaccessibilité, I'impossibilité de réaliser un
prélevement destructif, etc. :

Synthése des ZPSO Incohérente

Niveau Localisation Description de I'échantillon réalisé*

Aprés vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du
prélévement, I'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :
- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;

- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée a la fabrication ;

- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complétement enlevé ;

A ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, a partir d'éléments factuels (techniques
constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en ceuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'a titre informatif dans le cas ou les matériaux
amiantés seraient conservés a l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critéres non subjectifs de I'évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de
conservation ne peuvent en aucun cas se substituer a l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

\ Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Batiment vide d'occupants
Batiment vide de mobilier
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
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5. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Descriptif des sondages et préléevements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon I'annexe A de la norme NFX 46 020 d’Aout 2017 et 'annexe 1 de l'arrété du 16

juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

0096 : Plaques en fibres-ciment

Localisation

Niveau : Rez de chaussée, Extérieur

Continuité /
Discontinuité

n° de
sondage

Prélevement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Analyse

DED0088-160117

étanchéité - Plaques ondulées et planes
Partie a sonder: Plaques en fibres-ciment
Quantité estimée: 80 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Continue
Identifiant: 0096
echantillon: MA2505081108/DED0088-160117
- ) ) Analyse:
Description: Plaques en fibres-ciment DED0088-160117
.. Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et . . .
Piece 58 1 Plafond - , P . Partie analysée par le laboratoire:
étanchéité - Plagues ondulées et planes - N -
N X . - Fibrociment gris sous forme de plaque avec
Partie a sonder: Plaques en fibres-ciment fibres visibles : Présence d'amiante
Quantité estimée: 100 m2 ’
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Continue Identifiant: 0096
echantillon: MA2505081108/DED0088-160117
Sondage ctextension dela | 2oL B o T Toture errasse et
Toiture 2 Toiture ZPSO du ou des échantillon(s) : = ! Idem photo : DED0088-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPS00127 : Cache moineaux

Niveau : Rez de chaussée, Annexes

Continuité /
Discontinuité

Localisation

n°de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Analyse

Continue
Identifiant: ZPS00127
Réf. échantillon: MA2505081108/P130 Analyse:
Réf. laboratoire: 24RB016609-030 TaoL
. Caches oui . Lo Beserioton; Cache m0|nea-ux Partie analysée par le laboratoire:
Piece 58 1 A Rez de chaussée - Piece 58 : Composant de la construction: 1 - Couvertures, - ]
moineaux R A . e Eis - Matériau de type peinture (blanc) ;
Cache moineaux Toitures, Terrasses et étanchéités - Eléments - ) X .
ass0ciés 3 Ia toiture matériau dur fibreux de type fibres-ciment
N . (gris) : Présence d'amiante
Partie a sonder: Cache moineaux
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Continue Identifiant: ZPSO0127
Réf. échantillon: MA2505081108/P130
Réf. laboratoire: 24RB016609-030
Sondage et extension de la Description: Cache moineaux .
Piece 59 2 Caghes ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 1 - Couvertures, Analyse: Idem photo : P130
moineaux - p i E1z P130
P130 Toitures, Terrasses et étanchéités - Eléments
associés a la toiture
Partie a sonder: Cache moineaux
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Continue Identifiant: ZPSO0127
Réf. échantillon: MA2505081108/P130
Réf. laboratoire: 24RB016609-030
Sondage et extension de la Description: Cache moineaux .
Local transformateur 3 Caghes ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 1 - Couvertures, Analyse: Idem photo : P130
moineaux . p i Elx P130
P130 Toitures, Terrasses et étanchéités - Eléments
associés a la toiture
Partie a sonder: Cache moineaux
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /'Blog%'{é@p ersqzm 6132
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2 - Parois verticales extérieures et Fagades

ZPS00128 : Joint de vitrage blanc

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue
Identifiant: ZPSO0128

Echantillon: Analyse:
MA2505081108/P131, réf. labo.: 24RB016609-031 P131 *
Oui MA2505081108/P132, réf. labo.: 24RB016609-032 . . .
" - . . L . . Partie analysée par le laboratoire:
Piece 6 1 Vitrine Rez de chaussée - Piece 6 : Description: Joint de vitrage blanc - . " -
. X . . - Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau
Vitrine Composant de la construction: 2 - Parois verticales L
o - - souple de type joint (blanc) : Absence
extérieures et Fagades - Menuiseries extérieures d'amiante
Partie a sonder: Joint de vitrage blanc
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue
Identifiant: ZPSO0128
Echantillon: Analvse:
MA2505081108/P131, réf. labo.: 24RB016609-031 TszL
Oui MA2505081108/P132, réf. labo.: 24RB016609-032 . . .
2 Vitrine Rez de chaussée - Piece 6 : Description: Joint de vitrage blanc Partie analysée par le laboratoire:
- ' - e ) ) - Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau
Vitrine Composant de la construction: 2 - Parois verticales

souple de type joint (blanc) : Absence

extérieures et Fagades - Menuiseries extérieures s
d'amiante

Partie a sonder: Joint de vitrage blanc
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

3 - Parois verticales intérieures

001 : Peinture + enduits a base de platre

Niveau : 2éme étage

Localisation

Echantillon Analyse

Continuité / n° de Prélévement effectué /
Discontinuité sondage Sondage et extension
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Unique
Identifiant: 001
echantillon: MA2505081108/P109 Analyse:
. Description: Peinture + enduits a base de platre P109
Oui . . . . . .
. Mur donnant | . " Composant de la construction: 3 - Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
Piece 23 1 - 2éme étage - Piece 23 : Mur P N . P . N
sur extérieur . intérieures - Murs et cloisons magonnés - Matériau semi-dur de type platre (blanc) ;

donnant sur extérieur N s Ay s - )
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou matériau semi-dur (marron) en traces :
taloché Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0022 : Panneaux de cloisons (récent)

Niveau : Rez de chaussée

Continuité / n° de Prélévement effectué /
Discontinuité sondage Sondage et extension

Echantillon Analyse

Localisation

Unique Identifiant: 0022
Description: Panneaux de cloisons (récent)
Composant de la construction: 3. Parois verticales
Piece 5 1 Mur A,B,C,D Aucun prélevement intérieures - Cloisons légéres ou préfabriquées
Partie a sonder: Panneaux de cloisons
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

ZPS00114 : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Niveau : 2éme étage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

n° de
sondage

Continuité /
Discontinui

Localisation Echantillon Analyse

Unique .
Identifiant: ZPSO0114 _:\:g;yse.

Réf. échantillon: MA2505081108/P108 partie analvsée par le laboratoire
Réf. laboratoire: 24RB016609-008 - ~ , .
- Phase 1 Matériau de type systeme d'enduit

Mur donnant Oui Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché einture (marron) ; matériau semi-dur de type
Piece 32 1 sur parties 2éme étage - Piece 32 : Mur Composant de la construction: 3 - Parois verticales plétre (blanc) en tr,aces vP
communes donnant sur parties communes intérieures - Murs et cloisons magonnés P -
N s A loos Absence d'amiante
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou - . A
taloché - Phase 2 Matériau semi-dur de type platre

(blanc)

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire .
<ustificatit: Ap i ' Absence d'amiante
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ZPS00115 : Enduit a base de platre projeté

Niveau : 2éme étage

n° de Prélévement effectué /

Echantillon Analyse
sondage Sondage et extension SHSE i

Discontinue Analyse:
. P110
Identifiant: ZPSO0115 Partie analysée par le laboratoire
A . . N
Réf. échantillon: MA2505081108/P110

R&f. laboratoire: 24RBO16609-010 - Phase 2 Matériau dle-type maillage dfa fibres
. et liant (jaune) ; matériau de type systéme

Oui Description: Enduit a base de platre projeté L K -
" Mur donnant N . . . P P .J . d'enduit peinture (beige) ; matériau de type
Piece 30 1 .. 2éme étage - Piece 30 : Mur Composant de la construction: 3 - Parois verticales . . . . L
sur extérieur L. I - . maillage de fibres et liant (beige) ; matériau
donnant sur extérieur intérieures - Murs et cloisons magonnés

semi-dur (blanc)

Présence d'amiante

- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre
(blanc)

Absence d'amiante

Partie a sonder: Enduit a base de platre projeté
Quantité estimée: 8 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPS00116 : Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Niveau : ler étage, 2éme étage

n° de Prélévement effectué / Echantillon Analyse
sondage Sondage et extension
Discontinue Identifiant: ZPSO0116
Echantillon:
MA2505081108/P111, réf. labo.: 24RB016609-011
MA2505081108/P112, réf. labo.: 24RB016609-012
. Description: Enduits a base de platre projetés, lissés
Mur donnant Sondage et extension de la ou talochés P P Analyse:
Piece 17 1 - ZPSO du ou des échantillon(s) : . . ) : Idem photo : P111; P112
sur extérieur Composant de la construction: 3 - Parois verticales P111, P112
P111, P112 o ] | .
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)
Partie a sonder: Enduits a base de platre projetés,
lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: ZPSO0116
Echantillon:
MA2505081108/P111, réf. labo.: 24RB016609-011
MA2505081108/P112, réf. labo.: 24RB016609-012
. Description: Enduits a base de platre projetés, lissés
Mur donnant Sondage et extension de la ou talochés P P Analyse:
Piéce 22 2 - ZPSO du ou des échantillon(s) : . . . : Idem photo : P111; P112
sur extérieur Composant de la construction: 3 - Parois verticales P111, P112
P111, P112 P N N .
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)
Partie a sonder: Enduits a base de platre projetés,
lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: ZPSO0116
Echantillon: Analyse:
MA2505081108/P111, réf. labo.: 24RB016609-011 P111
MA2505081108/P112, réf. labo.: 24RB016609-012 Partie analysée par le laboratoire:
oui Descrigtioln: Enduits a base de platre projetés, lissés - Phase 1 Matériau deltype systeme d'enduit
pidce 24 3 Mur do'npant 2eme étage - Piéce 24 : Mur ou talochés ) . . penmture (blanc) ; matériau semi-dur de type
sur extérieur . Composant de la construction: 3 - Parois verticales platre (blanc) en traces
donnant sur extérieur . ] | . -
intérieures - Cloisons séches (assemblées, Absence d'amiante
préfabriquées) - Phase 2 Matériau semi-dur de type platre
Partie a sonder: Enduits a base de platre projetés, (blanc)
lissés ou talochés Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Piece 31

Discontinue

Mur donnant
sur extérieur

Oui
2eme étage - Piece 31 : Mur
donnant sur extérieur

Identifiant: ZPSO0116
MA2505081108/P111, réf. labo.: 24RB016609-011
MA2505081108/P112, réf. labo.: 24RB016609-012
Description: Enduits a base de platre projetés, lissés
ou talochés
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)
Partie a sonder: Enduits a base de platre projetés,
lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

P112

Partie analysée par le laboratoire:

- Phase 1 Matériau de type systeme d'enduit
peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc) en traces

Absence d'amiante

- Phase 2 Matériau semi-dur de type platre
(blanc)

Absence d'amiante

ZPS00120 : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Niveau : ler étage

Localisation

Continuité /
Discontinuité

n° de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Analyse

Discontinue Identifiant: ZPSO0120
Réf. échantillon: MA2505081108/P116
Réf. laboratoire: 24RB016609-016
Sondage et extension de la Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Piéce 18 1 Mur d°,“f‘a"t ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 3 - Parois verticales Analyse: Idem photo : P116
sur extérieur P - . P116
P116 intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: ZPSO0120
Réf. échantillon: MA2505081108/P116
Réf. laboratoire: 24RB016609-016
Sondage et extension de la Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Piéce 20 2 Mur dolnpant ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 3 - Parois verticales Analyse: Idem photo : P116
sur extérieur T ] A P116
P116 intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Analyse:
Identifiant: ZPSO0120 P116
Réf. échantillon: MA2505081108/P116 Partie analysée par le laboratoire:
Réf. laboratoire: 24RB016609-016 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres
Mur donnant Oui Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché et liant (jaune) ; matériau de type systéme
Piece 21 3 ler étage - Piece 21 : Mur Composant de la construction: 3 - Parois verticales d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur

sur extérieur

donnant sur extérieur

intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

de type platre (blanc)

Absence d'amiante

- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre
(blanc)

Absence d'amiante
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ZPS00121 : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Continuité /
Discontinuité

n°de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Analyse

Continue Identifiant: ZPSO0121 Analyse:
Echantillon: P117
MA2505081108/P117, réf. labo.: 24RB016609-017 Partie analysée par le laboratoire:
oui MA2.5(?5081108(PEL19, réf. Iab?.: 24RI3'1016609-01’9 - Ph’ase 1 Mat.ériau de type pfeinture (jaune) ;
picce 6 1 mur mitoyen Rez de chaussée - Piece 6 : mur Description: Enduit a base fie platre Ilss.e ou t.aloche matériau semi-dur de type platre (blanc) en
mitoyen .CorlnF)osant dela constrlfctlon: 3- Parc’us verticales traces o
intérieures - Murs et cloisons magonnés Absence d'amiante
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou - Phase 2 Matériau semi-dur de type platre
taloché (blanc)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire Absence d'amiante
Continue Identifiant: ZPSO0121
Echantillon:
MA2505081108/P117, réf. labo.: 24RB016609-017 Analyse:
Oui MA?SQSOSIIOS{P}lQ, réf. Iab?.: 24RI3‘1016609-01’9 Pll? ) )
picce 7 mur mitoyen Rez de chaussée - Pidce 7 : mur Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché Partie analysée par le laboratoire:

mitoyen

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

- Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc) :
Absence d'amiante
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ZPS00122 : Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : Rez de chaussée

Continuité / n° de Prélévement effectué /

pccalisation Discontinuité sondage Sondage et extension

Echantillon Analyse

Discontinue Analyse:

P118

Partie analysée par le laboratoire:

Identifiant: ZPSO0122 - Phase 1 Matériau fibreux de type papier

Echantillon: peint (violet) ; matériau semi-dur de type
MA2505081108/P118, réf. labo.: 24RB016609-018 enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
MA2505081108/P120, réf. labo.: 24RB016609-020 type papier, carton (blanc) ; matériau semi-

oui Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur
Picce 6 1 Cloison Rez de chaussée - Pidce 6 - Bande + plaques de platre - ‘ . d‘e type enduit (bIar‘1c) ; matériau souple
Cloison Composant de la construction: 3 - Parois verticales fibreux de type papier, carton (marron) ;
intérieures - Cloisons séches (assemblées, matériau semi-dur de type platre (blanc)
préfabriquées) Absence d'amiante
Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques - Phase 2 Matériau souple fibreux de type
de platre papier, carton (blanc)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire Absence d'amiante
- Phase 3 Matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron)
Absence d'amiante
Discontinue Analyse:
12
Identifiant: ZPSO0122 P 0 . .
" Partie analysée par le laboratoire:
Echantillon: Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ;
MA2505081108/P118, réf. labo.: 24RB016609-018 | "3 © WO CAY € V’; e‘r’j duit (blang)
MA2505081108/P120, réf. labo.: 24RB016609-020 . X e . !
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + matériau souple fibreux de type papier,
Oui 2escription: Tap - J carton (marron) ; matériau semi-dur de type
. . . . Bande + plaques de platre N
Piece 7 2 Cloison Rez de chaussée - Piece 7 : . . . platre (blanc) en traces
K Composant de la construction: 3 - Parois verticales .
Cloison Absence d'amiante

intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

- Phase 2 Matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron)

Absence d'amiante

- Phase 3 Matériau semi-dur de type platre
(blanc)

Absence d'amiante
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ZPS00123 : Enduit de jointoiement des plaques de platre

Niveau : Rez de chaussée

o Continuité / n° de Prélévement effectué / 8
Localisation 8 > : Echantillon Analyse
Discontinuité sondage Sondage et extension
Discontinue Analyse:
P121
Partie analysée par le laboratoire:
- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ;
\dentifiant: ZPSO0123 mat?r!au seml—dur de type enduit (b!anc) ;
—Echantillon' matériau souple fibreux de type papier,
MA2505081108/P121, réf. abo.; 24RB016609-021 | 277 gz:::g e :Z:"lg‘;lrb‘::gzee
MA2505081108/P123, réf. labo.: 24RB016609-023 . ‘ P -
Description: Enduit de jointoiement des plaques de type papier, carton (vert) ; matériau souple
Oui EL ) plaq fibreux de type papier, carton (marron) ;
Piece 10 1 Cloison Rez de chaussée - Piece 10 : P . . . matériau semi-dur de type platre (blanc)
K Composant de la construction: 3 - Parois verticales -
Cloison P " N . Absence d'amiante
intérieures - Cloisons séches (assemblées, . .
. L - Phase 2 Matériau souple fibreux de type
préfabriquées) .
N . L papier, carton (blanc)
Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques -
deolatre platre Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire ) Pl‘.nase 3 Matériau souple fibreux de type
E— papier, carton (vert)
Absence d'amiante
- Phase 4 Matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron)
Absence d'amiante
Discontinue Identifiant: ZPSO0123
Echantillon:
MA2505081108/P121, réf. labo.: 24RB016609-021
MA2505081108/P123, réf. labo.: 24RB016609-023 Analyse:
oui Description: Enduit de jointoiement des plaques de P123
. h , " a i ysée p. ire:
Piece 13 2 Cloison Rez de chaussée - Piece 13 : platre Partie analysée par le |aboratoire

Cloison

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

- Matériau de type systéme d'enduit peinture
(beige) ; matériau semi-dur de type platre
(blanc) : Absence d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPS00124 : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 10

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur porteur

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
Rez de chaussée - Piece 10 :
Mur porteur

Echantillon

Identifiant: ZPSO0124
Echantillon:
MA2505081108/P122, réf. labo.: 24RB016609-022
MA2505081108/P124, réf. labo.: 24RB016609-024
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
P122

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau semi-dur de type platre (blanc) :

Absence d'amiante

Piece 11

Discontinue

Mur porteur

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P122, P124

Identifiant: ZPSO0124
Echantillon:
MA2505081108/P122, réf. labo.: 24RB016609-022
MA2505081108/P124, réf. labo.: 24RB016609-024
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P122,P124

Idem photo : P122; P124

Piece 12

Discontinue

Mur porteur

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P122,P124

Identifiant: ZPSO0124
Echantillon:
MA2505081108/P122, réf. labo.: 24RB016609-022
MA2505081108/P124, réf. labo.: 24RB016609-024
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P122,P124

Idem photo : P122; P124
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RAAT

REPERAGE AMIANTE

Groupe AVANT TARVAUX
Discontinue Analyse:
P124

Piece 13

Mur porteur

Oui

Rez de chaussée - Piece 13 :

Mur porteur

Identifiant: ZPSO0124
MA2505081108/P122, réf. labo.: 24RB016609-022
MA2505081108/P124, réf. labo.: 24RB016609-024
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Partie analysée par le laboratoire:

- Phase 1 Matériau de type systéme d'enduit
peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de
type papier, carton (blanc) ; matériau semi-
dur de type enduit (blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc)
Absence d'amiante

- Phase 2 Matériau souple fibreux de type
papier, carton (blanc)

Absence d'amiante

- Phase 3 Matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron)

Absence d'amiante

ZPS00130 : Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : 2éme étage

Continuité /

Localisation 8 8 3
Discontinuité

Unique

Piece 27

n° de
sondage

Mitoyen

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
2éme étage - Piece 27 :
Mitoyen

Echantillon

Identifiant: ZPSO0130
Echantillon:
MA2505081108/P134, réf. labo.: 24RB016609-034
MA2505081108/P135, réf. labo.: [T382506-418
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement +
Bande + plaques de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)
Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P135

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Papier peint non séparable + peinture
non séparable + enduit platreux blanc non
séparable + papier non séparable + matériau
platreux blanc avec couche cartonnée non
séparable : Présence d'amiante
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ZPS00131 : Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : 2éme étage

Localisation

Continuité /
Discontinuité

n°de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Analyse

Unique Identifiant: ZPSO0131
Réf. échantillon: MA2505081108/P136
Réf. laboratoire: IT382506-419 Analyse:
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + P136
Bande + plaques de platre Partie analysée par le laboratoire:
picce 27 1 Mur donnant Oui Composant de la construction: 3 - Parois verticales - [Met] Papier peint non séparable + peinture
sur extérieur 2eme étage - Piece 27 : Cloison intérieures - Cloisons séches (assemblées, non séparable + matériau platreux blanc non
préfabriquées) séparable + papier non séparable + matériau
Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques platreux blanc avec couche cartonnée non
de platre séparable : Présence d'amiante
Quantité estimée: 8 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Unique Identifiant: ZPSO0131
Réf. échantillon: MA2505081108/P136
Réf. laboratoire: IT382506-419 Analyse:
Description: Tapisserie + Enduit de jointoiement + P139
oui Bande + plaques de platre - A A Partie analy§ée Qe?r le Iaboratoire: )
picce 29 2 Mur donnant 2eme étage - Pice 29 : Mur Composant de la construction: 3 - Parois verticales - [Met] Papier peint non séparable + peinture

sur extérieur

donnant sur extérieur

intérieures - Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Quantité estimée: 12 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

non séparable + enduit platreux blanc non
séparable + papier non séparable + matériau
platreux blanc avec couche cartonnée non
séparable : Présence d'amiante

ZPS00132 : Crépi + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : 2éme étage

Localisation

Piece 26

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Cloison

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
2éme étage - Piece 26 : Cloison

Echantillon

Identifiant: ZPSO0132

Réf. échantillon: MA2505081108/P137

Réf. laboratoire: IT382506-420

Description: Crépi + Enduit de jointoiement + Bande
+ plaques de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P137

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Papier peint non séparable + peinture
non séparable + enduit platreux blanc non
séparable + papier non séparable + matériau
platreux blanc avec couche cartonnée non
séparable : Absence d'amiante
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AVANT TRAVAUX

ZPS0133 : Crépi + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : 2éme étage

Localisation

Piece 27

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Mitoyen

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
2éme étage - Piece 27 :
Mitoyen

Echantillon

Identifiant: ZPSO133

Réf. échantillon: MA2505081108/P138

Réf. laboratoire: IT382506-421

Description: Crépi + Enduit de jointoiement + Bande
+ plaques de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P138

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Peinture non séparable + enduit
platreux blanc non séparable + papier non
séparable + matériau platreux blanc avec
couche cartonnée non séparable : Absence
d'amiante

ZPS0135 : Tapisserie + enduits a base des platre

Niveau : 2éme étage

Localisation

Piece 23

Continuité /
Discontinuité

Unique

n° de
sondage

Mur donnant
sur extérieur

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
2éme étage - Piece 23 : Mur
donnant sur extérieur

Echantillon

Identifiant: ZPSO135
Réf. échantillon: MA2505081108/P140

Réf. laboratoire: IT382506-423

Description: Tapisserie + enduits a base des platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduits a base de platre projetés,
lissés ou talochés

Quantité estimée: 8 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P140

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Papier peint non séparable + peinture
en faible quantité non séparable + enduit
platreux blanc : Présence d'amiante
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Groupe

ZPS0137 : Panneaux en panneaux de particules de bois

Niveau : Rez de chaussée

Prélévement effectué /
Sondage et extension

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Unique Identifiant: ZPSO137
Description: Panneaux en panneaux de particules de
bois
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
N Mur donnant s intérieures - Revétements de murs, poteaux,
Piece 6 1 . Aucun prélévement X .
sur extérieur cloisons, gaines, coffres

Partie a sonder: Panneaux en panneaux de particules
de bois
Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

ZPS0139 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Prélévement effectué /
Sondage et extension

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Unique
Identifiant: ZPSO139

Réf. échantillon: MA2505081108/P143

Réf. laboratoire: IT382506-426 Analyse:
Oui Description: Enduit a base de ciment lissé ou taloché P143
Piece 59 1 Mur porteur Rez de chaussée - Piece 59 : Composant de la construction: 3 - Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
Mur porteur intérieures - Murs et cloisons magonnés - [Met] Enduit compact gris hétérogene :
Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou Absence d'amiante
taloché

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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Groupe

ZPS0140 : Peinture + enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

Unique

Oui
Piece 59 1 Mur de refend

Mur de refend

ZPS0141 : Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : Rez de chaussée

Unique

Oui
Piece 59 1 Cloison

Cloison
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SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionn

Rez de chaussée - Piece 59 :

Rez de chaussée - Piece 59 :

8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 49 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Identifiant: ZPSO140

Réf. échantillon: MA2505081108/P144

Réf. laboratoire: IT382506-427

Description: Peinture + enduits a base de ciment
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie a sonder: Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Identifiant: ZPSO141

Réf. échantillon: MA2505081108/P145

Réf. laboratoire: IT382506-428

Description: Enduit de jointoiement + Bande +
plaques de platre

Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie a sonder: Enduit de jointoiement des plaques
de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

P144

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Peinture non séparable + enduit
compact gris hétérogeéne : Absence d'amiante

Analyse:

P145

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Peintures multiples non séparable +
enduit platreux beige en vrac non séparable :
Absence d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPS0146 : Peinture + enduits a base de platre

Niveau : 2éme étage

Continuité / n° de

Localisation 8 8 2
Discontinuité sondage

Unique

Piece 23 1

Mur donnant
sur extérieur

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui
2éme étage - Piece 23 : Mur
donnant sur extérieur

Echantillon

Identifiant: ZPSO146

Réf. échantillon: MA2505081108/P109

Réf. laboratoire: 24RB016609-009

Description: Peinture + enduits a base de platre
Composant de la construction: 3 - Parois verticales
intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie a sonder: Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P109

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau semi-dur de type platre (blanc) ;
matériau semi-dur (marron) en traces :
Absence d'amiante

4 - Plafonds et faux plafonds

0019 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité /
Discontinuité

Ungiue

n° de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0019

echantillon: MA2505081108/DED0016-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DED0016-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux marron avec poussiéres +
matériau platreux blanc en faible quantité non
séparable : Absence d'amiante
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REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0024 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 6

Continuité /
Discontinuité

Discontinue
Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0024

echantillon: MA2505081108/DED0021-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0021-160117

Partie analysée par le laboratoire:
- Matériau fibreux beige + peinture blanche
non séparable : Absence d'amiante

Piece 7

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0021-160117

Identifiant: 0024

echantillon: MA2505081108/DED0021-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0021-160117

Piece 14

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0021-160117

Identifiant: 0024

echantillon: MA2505081108/DED0021-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0021-160117

Piece 15

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0021-160117

Identifiant: 0024

echantillon: MA2505081108/DED0021-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0021-160117
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0038 : Panneaux et plaques

Niveau : ler étage

n°de
sondage

Discontinue

Piece 16 1

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0038

echantillon: MA2505081108/DED0032-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0032-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse
blanche non séparable + peinture blanche non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Piece 18 2

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0032-160117

Identifiant: 0038

echantillon: MA2505081108/DED0032-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0032-160117

Discontinue

Piece 19 3

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0032-160117

Identifiant: 0038

echantillon: MA2505081108/DED0032-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0032-160117

Discontinue

Piece 20 4

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DEDO0032-160117

Identifiant: 0038

echantillon: MA2505081108/DED0032-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0032-160117

Discontinue

Piece 21 5

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0032-160117

Identifiant: 0038

echantillon: MA2505081108/DED0032-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0032-160117
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0046 : Panneaux et p

laques

Niveau : 2éme étage

Piece 23

Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0046

echantillon: MA2505081108/DED0040-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0040-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux beige + peinture blanche
non séparable : Absence d'amiante

Piece 28

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DEDO0040-160117

Identifiant: 0046

echantillon: MA2505081108/DED0040-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0040-160117

Piece 29

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DEDO0040-160117

Identifiant: 0046

echantillon: MA2505081108/DED0040-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0040-160117

Piece 30

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DEDO0040-160117

Identifiant: 0046

echantillon: MA2505081108/DED0040-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0040-160117
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0055 : Panneaux et plaques

Niveau : 2éme étage

Continuité /

Localisation 8 8 2
Discontinuité

Unique

Piece 25

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0055

echantillon: MA2505081108/DED0049-160117
Description: Panneaux et plaques

- Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0049-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse
blanche non séparable + peinture blanche non
séparable : Absence d'amiante

0057 : Panneaux et plaques

Niveau : 2éme étage

Continuité /

Localisation 8 o
Discontinuité

Discontinue

Piece 26

n° de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0057

echantillon: MA2505081108/DED0050-160117
Description: Panneaux et plaques

- Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0050-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux beige avec poussieres +
peinture blanche non séparable + matériau
platreux blanc en faible quantité non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Piece 27

Plafond

Identifiant: 0057

echantillon: MA2505081108/DED0050-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0050-160117

Idem photo : DED0050-160117
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0091 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /

Localisati 8 N
SRS Discontinuité

Unique

Piece 56

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Echantillon

Identifiant: 0091

echantillon: MA2505081108/DED0084-160117
Description: Panneaux et plaques

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Panneaux et plaques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0084-160117

Partie analysée par le laboratoire:
- Matériau fibreux marron non séparable +
peinture blanche non séparable : Absence
d'amiante

ZPS00126 : Panneaux type fibralit

Niveau : Exterieur

Continuité /

Localisation 8 o
Discontinuité

Unique

Passage couvert

n° de
sondage

Plafond

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Oui

Exterieur - Passage couvert :

Plafond

Echantillon

Identifiant: ZPSO0126

Réf. échantillon: MA2505081108/P129

Réf. laboratoire: 24RB016609-029

Description: Panneaux type fibralit

Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Panneaux type fibralit

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

P129

Partie analysée par le laboratoire:

- Phase 2 Matériau de type polystyréne
(blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) ;
matériau semi-dur fibreux de type bois,
copeaux (marron)

Absence d'amiante
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ZPS0143 : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Unique Identifiant: ZPSO143
Réf. échantillon: MA2505081108/P147
Réf. laboratoire: IT382506-430

oui Description: Peinture + Enduit de jointoiement + AP_V_;Z; =
Piece 59 1 Plafond Rez de chaussée - Piece 59 : Bande + plaques de platre . Partie analysée par le laboratoire:
Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux " . .
Plafond - [Met] Peinture non séparable + enduit

plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduit de jointoiement et plot de
colle des plaques de platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

platreux blanc : Absence d'amiante

5 - Planchers et planchers techniques

ZPS00129 : colle de carrelage + ragréage

Niveau : Extérieur

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: ZPS00129
Réf. échantillon: MA2505081108/P133

ou Réf. laboratoire: 24RBO16609-033 '::—;'3‘&
Fagades 1 Carrelage Extérieur - Fagades : Carrelage Description: colle de carrel:age * ragreage Partie analysée par le laboratoire:
marbre Composant de la construction: 5 - Planchers et

marbre - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur

lanchers techni - Revét ts de sol
planchers techniques - Revetements de sols (granulaire) (beige) : Absence d'amiante

Partie a sonder: Colle de carrelage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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ZPS0142 : Dalle béton

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /
Discontinuité

n°de
sondage

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Localisation Echantillon

Analyse

Unique

Identifiant: ZPSO142
Réf. échantillon: MA2505081108/P146

Analyse:
Réf. laboratoire: [T382506-429 navse
. L . P146
Oui Description: Dalle béton

Piece 59 1 Sol Partie analysée par le laboratoire:
- [Met] Matériau compact gris hétérogeéne :

Absence d'amiante

Rez de chaussée - Piece 59 : Sol Composant de la construction: 5 - Planchers et
planchers techniques - Revétements de sols
Partie a sonder: Dalle béton

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPS00117 : Mastic rouge

Niveau : 2éme étage, 4éme étage

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué /
Sondage et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue Identifiant; ZPSO0117
Echantillon:
MA2505081108/P113, réf. labo.: 24RB016609-013 Analyse:
MA2505081108/P127, réf. labo.: 24RB016609-027 P113
pidce 25 1 plafond Oui Description: Mastic rouge Partie analysée par le laboratoire:
2éme étage - Piece 25 : Plafond Composant de la construction: 6 - Conduits et - Matériau de type aluminium (gris) ; matériau
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, souple de type mastic (rouge) : Absence
vapeur, fumée, échappement, autres fluides) d'amiante
Partie a sonder: Mastic rouge
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant; ZPSO0117
Echantillon:
MA2505081108/P113, réf. labo.: 24RB016609-013 Analyse:
Oui MA2505081108/P127, réf. labo.: 24RB016609-027 _V—P127 *
Combles non 2 Sol 4éme étage - Combles non Description: Mastic rouge . . Partie analysée par le laboratoire:
habitables . Composant de la construction: 6 - Conduits et . N
habitables : Sol o - . X - Matériau semi-dur (rouge) : Absence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, R
o . d'amiante
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Mastic rouge
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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ZPS00118 : Ruban adhésif argent + colle jaune
Niveau : 2eme étage, 4éme étage
Localisation c.ont u'té. /, et PR CIEt effect.u =0 Echantillon Analyse
Discontinuité sondage Sondage et extension
Discontinue Identifiant: ZPSO0118
Echantillon:
MA2505081108/P114, réf. labo.: 24RB016609-014 Analyse:
' oui MA2.5(?5081108/P128,' r.éf. labo.: 24RBO}6609—028 _Y—P114 *
Piece 25 1 Conqun:-s de 2éme étage - Piece 25: Description: Ruban adhe5|f4argent * coIIeIJaune Partie analysée par le laboratoire:
ventilation X - Composant de la construction: 6 - Conduits et -~ - . -
Conduits de ventilation AR - ) ) - Matériau de type aluminium (gris) ; matériau
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, . .
. 3 de type colle (jaune) : Absence d'amiante
vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie a sonder: Ruban adhésif argent + colle jaune
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: ZPSO0118
Echantillon:
MA2505081108/P114, réf. labo.: 24RB016609-014 Analyse:
Oui MA2505081108/P128, réf. labo.: 24RB016609-028 P128
Combles non 2 Conduits de 4éme étage - Combles non Description: Ruban adhésif argent + colle jaune Partie analysée par le laboratoire:
habitables ventilation habitables : Conduits de Composant de la construction: 6 - Conduits et - Matériau (rouge) en traces ; matériau
ventilation accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) :
vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Absence d'amiante
Partie a sonder: Ruban adhésif argent + colle jaune
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
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8 - Equipements divers et accessoires

ZPS00112 : interrupteur bakelit

Niveau : 3éme étage

n° de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Identifiant: ZPSO0112
Echantillon:

MA2505081108/P103, réf. labo.: 24RB016609-003
MA2505081108/P105, réf. labo.: 24RB016609-005 Analyse:

Discontinue

Oui Description: interrupteur bakelit P103
Piece 52 1 Mur porteur 3éme étage - Piece 52 : Mur Composant de la construction: 8 - Equipements divers | Partie analysée par le laboratoire:
porteur et accessoires - canalisations électriques - Matériau dur (marron) (foncé) : Présence
préfabriquées d'amiante

Partie a sonder: interrupteur bakelit
Quantité estimée: 2 U
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: ZPSO0112

Echantillon:
MA2505081108/P103, réf. labo.: 24RB016609-003
MA2505081108/P105, réf. labo.: 24RB016609-005 Analyse:

Oui Description: interrupteur bakelit P105
Piece 53 2 Mur porteur 3eme étage - Piéce 53 : Mur Composant de la construction: 8 - Equipements divers | Partie analysée par le laboratoire:
porteur et accessoires - canalisations électriques - Matériau dur (fibreux) (marron) : Présence
préfabriquées d'amiante

Partie a sonder: interrupteur bakelit
Quantité estimée: 2 U
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

ZPS00113 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : 3éme étage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Identifiant: ZPSO0113
Réf. échantillon: MA2505081108/P106
Réf. laboratoire: 24RB016609-006

Unique

" I Analyse:

Description: Plaques souples bitumineuses P106

Oui antivibratiles Partie analysée par le laboratoire
.y s N . s . Z . . N
Piece 46 1 Sous évier 3éme étage - Piece 46 : Sous Composant de la construction: 8 - Equipements divers -~ N
A " S . - Phase 2 Matériau souple (fibreux)
évier et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers . ) X
PR (bitumineux) (noir)
métalliques

N L Absence d'amiante
Partie a sonder: Plaques souples bitumineuses

antivibratiles
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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ZPS00119 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : ler étage

Continuité / n° de Prélévement effectué / Sondage

Localisation 8 NS :
Discontinuité sondage et extension

Echantillon Analyse

Unique Identifiant: ZPSO0119
Réf. échantillon: MA2505081108/P115
Réf. laboratoire: 24RB016609-015

Description: Plaques souples bitumineuses Analyse:
antivibratiles P115
. Oui Composant de la construction: 8 - Equipements divers | Partie analysée par le laboratoire:
Piece 19 1 Placard . . - . L - - L
ler étage - Piece 19 : Placard et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers - Matériau souple (noir) ; matériau souple
métalliques (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle
Partie a sonder: Plaques souples bitumineuses (jaune) : Présence d'amiante

antivibratiles
Quantité estimée: 4 U
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet

11 - Composants Hors norme

0001 : Lés en moquette

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0001 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0001-160117 Analyse:

Description: Lés en moquette DEDO0001-160117
: q . Partie analysée par le laboratoire:
Composant de la construction: 5. Planchers et

Entrée 1 Sol - N " - Moquette grise avec couche souple + colle
planchers techniques - Revétements de sol . - .
A ) . . polymére jaune avec poussiéres + ragréage
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou . . L .
—_ gris en faible quantité non séparable : Absence
moquette avec sous-couche .
d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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Discontinue Identifiant: 0001

echantillon: MA2505081108/DED0001-160117
Description: Lés en moquette

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
Piéce 3 2 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0001-160117

Idem photo : DED0001-160117

0002 : Colles carrelages

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0002 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0002-160117 DED0002-160117
Description: Colles carrelages Partie analysée par le laboratoire:

Entrée 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et - Colle grise + matériau gris hétérogéne non
planchers techniques - Revétements de sol séparable + couche platreuse blanche non
Partie a sonder: Colles séparable + joint cassant gris non séparable +
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire carrelage : Absence d'amiante
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0003 : Enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Entrée

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0003

echantillon: MA2505081108/DED0003-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0003-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + matériau gris
en faible quantité non séparable : Absence
d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0003-160117

Identifiant: 0003

echantillon: MA2505081108/DED0003-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0003-160117

Piece 1

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0003-160117

Identifiant: 0003

echantillon: MA2505081108/DED0003-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0003-160117

Piece 2

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0003-160117

Identifiant: 0003

echantillon: MA2505081108/DED0003-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0003-160117
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0004 : Chape maigre (base ciment) (seuil de porte)

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0004
echantillon: MA2505081108/DED0004-160117

e ; ) ) Analyse:
Ds:t(:el';gtlon. Chape maigre (base ciment) (seuil de DED0004-160117
Entrée 1 Sol - P Partie analysée par le laboratoire:

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Chape maigre (base ciment)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

- Matériau gris en vrac hétérogéne : Absence
d'amiante

0005 : Joint de fenétre

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse
Discontinue

Identifiant: 0005

echantillon: MA2505081108/DED0005-160117 Analyse:
Description: Joint de fenétre DED0005-160117

Entrée 1 Mur A - Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
intérieures - Mur et cloisons «en dur» - Matériau souple noir + peinture non
Partie a sonder: Joint de fenétre séparable : Absence d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0005
echantillon: MA2505081108/DED0005-160117
Sondage et extension de la Description: Joint de fenétre
Piece 1 2 Mur C ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 3. Parois verticales Idem photo : DED0005-160117
DED0005-160117 intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Joint de fenétre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0005
echantillon: MA2505081108/DED0005-160117
Sondage et extension de la Description: Joint de fenétre
Piece 2 3 Mur C ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 3. Parois verticales Idem photo : DED0005-160117
DED0005-160117 intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Joint de fenétre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0006 : Enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Entrée

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0006

echantillon: MA2505081108/DED0006-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0006-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit gris en vrac + matériau platreux blanc
en vrac non séparable + peinture non
séparable : Absence d'amiante

Piece 1

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0006-160117

Identifiant: 0006

echantillon: MA2505081108/DED0006-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0006-160117

Piece 2

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0006-160117

Identifiant: 0006

echantillon: MA2505081108/DED0006-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0006-160117
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G r o u p e AVANT TRAVAUX

0007 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0007

echantillon: MA2505081108/DED0007-160117
Description: Ragréage

Entrée 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

DED0007-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Ragréage gris + matériau compact gris
hétérogeéne non séparable : Absence
d'amiante

0008 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse
Discontinue

Identifiant: 0008

P ~ Analyse:
eDceI:i:tlltIic;:.. xl;i:g:i)SllOS/DEDOOOS 160117 DEDO00S-160117
Y =~ . 1 A H B
Piece 1 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:

- Ragréage gris hétérogéne + matériau blanc
en faible quantité non séparable : Absence
d'amiante

planchers techniques - Planchers
Partie a sonder: Ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0008

echantillon: MA2505081108/DED0008-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage

Piece 2 2 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DEDO008-160117
DED0008-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0009 : Conduit

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique Identifiant: 0009

echantillon: MA2505081108/DED0009-160117

Description: Conduit Analyse:
Composant de la construction: 6. Conduits, DED0009-160117
. canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - Partie analysée par le laboratoire:
Piece 1 1 Mur D - R . K . - - N L
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres - Matériau compact gris avec fibres visibles +
fluides) matériau compact gris non séparable +
Partie a sonder: Conduit peinture non séparable : Présence d'amiante

Quantité estimée: 5 ml
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0010 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0010 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0010-160117 DED0010-160117
Description: Ragréage Partie analysée par le laboratoire:
Piece 3 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et - Colle polymere jaune non séparable +
planchers techniques - Planchers ragréage gris + sous couche de ragréage grise
Partie a sonder: Ragréage hétérogéne non séparable : Absence
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire d'amiante
Discontinue Identifiant: 0010
echantillon: MA2505081108/DED0010-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage
Piece 5 2 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0010-160117
DED0010-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0010
echantillon: MA2505081108/DED0010-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage
local sous escalier 3 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0010-160117
DED0010-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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AVANT TRAVAUX

Groupe

0011 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 3

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0011

echantillon: MA2505081108/DED0011-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DED0011-160117

Partie analysée par le laboratoire:
- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non

séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,H

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0011-160117

Identifiant: 0011

echantillon: MA2505081108/DED0011-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0011-160117

Piece 4

Discontinue

Mur B,C,D,E

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0011-160117

Identifiant: 0011

echantillon: MA2505081108/DED0011-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0011-160117

Piece 7

Discontinue

Mur C

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0011-160117

Identifiant: 0011

echantillon: MA2505081108/DED0011-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0011-160117

Piece 8

Discontinue

Mur A

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0011-160117

Identifiant: 0011

echantillon: MA2505081108/DED0011-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0011-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0012 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /

Localisation 8 o
Discontinuité

Discontinue

Piece 3

n°de
sondage

Mur C,D,E,F,G,H

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P141

Echantillon

Identifiant: 0012

Réf. échantillon: MA2505081108/P141

Réf. laboratoire: IT382506-424

Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 75 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
P141

Idem photo : P141

Discontinue

Piece 4

Mur AF

Oui
Rez de chaussée - Piece 4 : Mur
donnant sur extérieur

Identifiant: 0012

Réf. échantillon: MA2505081108/P141

Réf. laboratoire: IT382506-424

Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 85 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

P141

Partie analysée par le laboratoire:

- [Met] Papier peint non séparable + peintures
multiples non séparable + enduit platreux
blanc : Présence d'amiante

Discontinue

Piece 6

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P141

Identifiant: 0012

Réf. échantillon: MA2505081108/P141

Réf. laboratoire: IT382506-424

Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 30 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P141

Idem photo : P141

Discontinue

Piece 7

Mur A,B,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P141

Identifiant: 0012

Réf. échantillon: MA2505081108/P141

Réf. laboratoire: IT382506-424

Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 15 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P141

Idem photo : P141
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0013 : Hourdis terre cuite

Niveau : Rez de chaussée, ler étage

n° de Prélévement effectué / Sondage

Localisation
Discontin sondage et extension

Echantillon Analyse

Discontinue Identifiant: 0013

Description: Hourdis terre cuite

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 3 1 Plafond Aucun prélevement plafonds - Plafonds

Partie a sonder: hourdis terre-cuite

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0013

Description: Hourdis terre cuite

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 17 2 Plafond Aucun prélevement plafonds - Plafonds

Partie a sonder: hourdis terre-cuite

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0013

Description: Hourdis terre cuite

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 22 3 Plafond Aucun prélevement plafonds - Plafonds

Partie a sonder: hourdis terre-cuite

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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0014 : Dalles moquettes récentes, Bois

Niveau : Rez de chaussée, ler étage, 2éme étage, 3éme étage

Localisation GPes R EIEE Echantillon Analyse
sondage et extension

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 4 1 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 5 2 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 6 3 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 14 4 Sol Aucun prélévement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 15 5 Sol Aucun prélévement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 16 6 Sol Aucun prélévement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 18 7 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et

8 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 19 9 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et

10 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 20 11 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 21 12 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 23 13 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 25 14 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 26 15 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 27 16 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 28 17 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 29 18 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 30 19 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 34 20 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 37 21 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 39 22 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 40 23 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 41 24 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 42 25 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 43 26 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 44 27 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 45 28 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et

29 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piéce 46 30 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0014

Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 47 31 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Plancher bois

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et

32 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014
Description: Bois

Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 54 33 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Plancher bois
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0014

Description: Dalles moquettes récentes
Composant de la construction: 5. Planchers et
Piece 57 34 Sol Aucun prélevement planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Dalles moquettes récentes
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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0015 : Colles carrelages

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Sol

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0015

echantillon: MA2505081108/DED0013-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0013-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + matériau gris en vrac
hétérogeéne non séparable + joint cassant gris
non séparable + carrelage : Absence d'amiante

Piece 6

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0013-160117

Identifiant: 0015

echantillon: MA2505081108/DED0013-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0013-160117

0016 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité /
Discontinuité

Unique

n° de
sondage

Mur F

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0016

echantillon: MA2505081108/DED0014-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Poteaux (périphériques et intérieurs)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 5 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0014-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + matériau gris
en vrac hétérogéne non séparable + peinture
non séparable : Présence d'amiante
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0017 : Bandes placo

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0017

echantillon: MA2505081108/DED0015-160117
Description: Bandes placo

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Cloisons légéres ou préfabriquées
Partie a sonder: Jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0015-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau platreux blanc en vrac + papier non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0015-160117

Identifiant: 0017

echantillon: MA2505081108/DED0015-160117
Description: Bandes placo

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Cloisons légeres ou préfabriquées
Partie a sonder: Jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0015-160117

0018 : Protections en platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0018

echantillon: MA2505081108/DED0017-160117
Description: Protections en platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Suspentes et contrevents

Partie a sonder: Protections en platre

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0017-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau platreux blanc en vrac avec fibres :
Absence d'amiante
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0020 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 4

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Unique

1 Plafond

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0020

echantillon: MA2505081108/DED0018-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures)

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0018-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc + peinture : Absence
d'amiante

0021 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0021

echantillon: MA2505081108/DED0019-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux

Analyse

Analyse:
DED0019-160117

Partie analysée par le laboratoire:

Piece 4 ! Plafond : plafonds - Plafonds - Enduit platreux blanc en vrac + toile fibreuse
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment blanche non séparable + peinture non
ou autres, projetés, lissés ou talochés séparable : Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue
Identifiant: 0021
echantillon: MA2505081108/DED0019-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de platre DED0019-160117
. Composant de la construction: 4. Plafonds et faux Partie analysée par le laboratoire:
Piece 5 2 Plafond -

plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

- Enduit platreux blanc en vrac + toile fibreuse
blanche non séparable + peinture non
séparable : Absence d'amiante
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0023 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Analyse:

DED0020-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle polymere jaune non séparable +
ragréage gris + sous couche de ragréage
blanche non séparable + matériau gris en vrac
non séparable + peinture non séparable :
Absence d'amiante

Identifiant: 0023

echantillon: MA2505081108/DED0020-160117
Description: Ragréage

Piece 6 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0025 : Lés en matériau plastique+ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0025

echantillon: MA2505081108/DED0022-160117 Analyse:
Description: Lés en matériau plastique+ragréage DED0022-160117
" Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
Piece 7 1 Sol - N - X N N
planchers techniques - Revétements de sol - Revétement souple gris + colle polymére
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou jaune non séparable + ragréage gris : Absence
mogquette avec sous-couche d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0026 : Lés en matériau plastique+ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 8

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Sol

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0023-160117
Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement souple bleu + colle polymere
jaune non séparable + ragréage rose + sous
couche de ragréage grise + peinture non
séparable + colle grise non séparable + joint
cassant gris non séparable + carrelage :
Absence d'amiante

Piece 9

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0023-160117

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0023-160117

Piece 10

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0023-160117

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0023-160117

Piece 11

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0023-160117

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0023-160117

Piece 12

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0023-160117

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0023-160117
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REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Discontinue

Sondage et extension de la

Identifiant: 0026

echantillon: MA2505081108/DED0023-160117
Description: Lés en matériau plastique+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et

Piéce 13 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : - " Idem photo : DED0023-160117
planchers techniques - Revétements de sol
DED0023-160117 N . L .
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
0027 : Enduits a base de platre
Niveau : Rez de chaussée
Localisation C.ontlnmte /’ n° de Prélévement effect.ue / Sondage Echantillon AEl
Discontinuité sondage et extension
Discontinue Identifiant: 0027
MA2505081108/P125, réf. labo.: 24RB016609-025
MA2505081108/P126, réf. labo.: 24RB016609-026 Analyse:
Description: Enduits a base de platre DED0024-160117
Piece 8 Mur B - Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
intérieures - Mur et cloisons «en dur» - Enduit platreux blanc en vrac + peintures
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment multiples non séparable : Présence d'amiante
ou autres, projetés, lissés ou talochés
Quantité estimée: 45 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: 0027
Echantillon:
MA2505081108/P125, réf. labo.: 24RB016609-025 Analyse:
MA2505081108/P126, réf. labo.: 24RB016609-026 Ey_
Oui Description: Enduits a base de platre X . .
. . . . . . ysée p. :
Piece 14 Mur A,B,C,D Rez de chaussée - Piece 15 : Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie :zn.1al sée par le Ia!)oratczlre . .
- . - - Matériau de type systeme d'enduit peinture
Mur donnant sur extérieur intérieures - Mur et cloisons «en dur» L. ; R
N N N . (blanc) ; matériau semi-dur de type platre
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment . s
. . (blanc) : Présence d'amiante
ou autres, projetés, lissés ou talochés
Quantité estimée: 50 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: 0027
Echantillon:
MA2505081108/P125, réf. labo.: 24RB016609-025 Analyse:
MA2505081108/P126, réf. labo.: 24RB016609-026 ﬁy_
Oui Description: Enduits a base de platre X . .
.y . . . . . Y p H
Piece 15 Mur A,B,C,D Rez de chaussée - Piece 14 : Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie ,ar.]al sée par le Ia!)oratc‘vlre . .
L. . . - Matériau de type systeme d'enduit peinture
Mur donnant sur extérieur intérieures - Mur et cloisons «en dur» L. R )
N N N . (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment .
et . d'amiante
ou autres, projetés, lissés ou talochés
Quantité estimée: 50 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0028 : Lambris métal

Niveau : Rez de chaussée, ler étage, 2éme étage

n° de Prélévement effectué / Sondage

Localisation
sondage et extension

Echantillon Analyse

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 8 1 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 9 2 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 10 3 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 11 4 Plafond Aucun prélévement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 12 5 Plafond Aucun prélévement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 13 6 Plafond Aucun prélévement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 17 7 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 22 8 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 24 9 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Discontinue Identifiant: 0028

Description: Lambris métal

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
Piece 31 10 Plafond Aucun prélevement plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Lambris métal

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante
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0029 : Pare-vapeur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 8

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélevement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DED0025-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux noir avec poussiéres :

Absence d'amiante

Piece 9

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0025-160117

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0025-160117

Piece 10

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0025-160117

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0025-160117

Piece 11

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0025-160117

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0025-160117

Piece 12

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0025-160117

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0025-160117
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Piece 13

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0025-160117

Identifiant: 0029

echantillon: MA2505081108/DED0025-160117
Description: Pare-vapeur

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Pare-vapeur

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0025-160117
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0030 : Isolant sur faux plafond

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 8

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Discontinue

1 Plafond

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DED0026-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux jaune avec poussiéres :

Absence d'amiante

Piece 9

Discontinue

2 Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0026-160117

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0026-160117

Piece 10

Discontinue

3 Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0026-160117

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0026-160117

Piece 11

Discontinue

4 Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0026-160117

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0026-160117

Piece 12

Discontinue

5 Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0026-160117

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0026-160117
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Piece 13

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0026-160117

Identifiant: 0030

echantillon: MA2505081108/DED0026-160117
Description: Isolant sur faux plafond

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Faux-plafonds

Partie a sonder: Isolant sur faux plafond
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0026-160117
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0031 : Colle de carre

lage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 10

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0031

echantillon: MA2505081108/DED0027-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0027-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle beige avec couche en papier + couche
platreuse blanche non séparable + peintures
multiples non séparable + carrelage : Absence
d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0027-160117

Identifiant: 0031

echantillon: MA2505081108/DED0027-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo

: DED0027-160117

Piece 11

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0027-160117

Identifiant: 0031

echantillon: MA2505081108/DED0027-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo

: DED0027-160117

Piece 12

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0027-160117

Identifiant: 0031

echantillon: MA2505081108/DED0027-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo

: DED0027-160117

Piece 13

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0027-160117

Identifiant: 0031

echantillon: MA2505081108/DED0027-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo

: DED0027-160117
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0032 : Blocs béton ou briques

Niveau : Rez de chaussée, 3éme étage

Localisation

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Analyse

local sous escalier

Discontinue

Mur A,B,C,D

Aucun prélevement

Identifiant: 0032

Description: Blocs béton ou briques

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: blocs bétons ou briques
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Piece 52

Discontinue

Mur
A,B,C,D,E,F,G,H

Aucun prélevement

Identifiant: 0032

Description: Blocs béton ou briques

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: blocs bétons ou briques
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Piece 53

Discontinue

Mur
A,B,C,D,E,F,G,H

Aucun prélevement

Identifiant: 0032

Description: Blocs béton ou briques

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: blocs bétons ou briques
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

0033 : Béton

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Continuité /
Discontinuité

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Analyse

local sous escalier

Unique

Plafond

Aucun prélévement

Identifiant: 0033

Description: Béton

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Béton

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /'Blog%'{éfgp
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionn

ef89 2972

le AXA n°® 3912280604 & 3912431104

6132



8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 90 sur 266 RAAT
Rapport du: 18/06/2025 REPERAGE AMIANTE
G r O u p e AVANT TRAVAUX

0034 : Conduit

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique Identifiant: 0034

echantillon: MA2505081108/DED0028-160117
Description: Conduit

. . Analyse:
Composant de la construction: 6. Conduits,
posa Hetion: - y DED0028-160117
. canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - . . .
local sous escalier 1 Plafond - R . K ) Partie analysée par le laboratoire:
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres - N " L
fluides) - Matériau compact gris avec fibres visibles :

L . Présence d'amiante
Partie a sonder: Conduit

Quantité estimée: 1 U
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0035 : Ragréage+colle carrelage+ragréage

Niveau : ler étage

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0035 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0029-160117 DED0029-160117
Description: Ragréage+colle carrelage+ragréage Partie analysée par le laboratoire:
Piéce 16 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et - Colle polymere jaune non séparable +
planchers techniques - Revétements de sol ragréage gris non séparable + colle grise + joint
Partie a sonder: Ragréage+Colles carrelages+ragréage cassant gris non séparable + carrelage :
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire Absence d'amiante
Discontinue Identifiant: 0035
echantillon: MA2505081108/DED0029-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage+colle carrelage+ragréage
Piéce 17 2 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0029-160117
DED0029-160117 planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Ragréage+Colles carrelages+ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0035
echantillon: MA2505081108/DED0029-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage+colle carrelage+ragréage
Piece 22 3 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0029-160117
DED0029-160117 planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Ragréage+Colles carrelages+ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0036 : Enduits a base de platre

Niveau : ler étage

Piece 16

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0036

echantillon: MA2505081108/DED0030-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0030-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non
séparable + papier peint non séparable :
Absence d'amiante

Piece 17

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0030-160117

Identifiant: 0036

echantillon: MA2505081108/DED0030-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0030-160117

Piece 22

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0030-160117

Identifiant: 0036

echantillon: MA2505081108/DED0030-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0030-160117
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0037 : Enduits a base de platre

Niveau : ler étage

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0037 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0031-160117 anayse:

Description: Enduits a base de platre DED0031-160117
: . P . . Partie analysée par le laboratoire:
Composant de la construction: 3. Parois verticales

Piece 16 1 Mur C - . N - Enduit platreux blanc en vrac + carton non
intérieures - Mur et cloisons «en dur» . . N X
N N N . séparable + matériau platreux beige non
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ) ) X .
— séparable + papier peint non séparable +

ou autres, projetés, lissés ou talochés X . .
e N R peinture non séparable : Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0037

echantillon: MA2505081108/DED0031-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
2 Mur B,D ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0031-160117

Idem photo : DED0031-160117

Discontinue Identifiant: 0037
echantillon: MA2505081108/DED0031-160117
Description: Enduits a base de platre

Mur Sondage et extension de la Composant de la construction: 3. Parois verticales
Piece 18 3 A,D,E,G,H,K,L,M, ZPSO du ou des échantillon(s) : . N = Idem photo : DED0031-160117
NO DED0031-160117 intérieures - Mur et cloisons «en dur»
’ Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: 0037

echantillon: MA2505081108/DED0031-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
Piéce 19 4 Mur A,D ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0031-160117

Idem photo : DED0031-160117

Discontinue Identifiant: 0037

echantillon: MA2505081108/DED0031-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
Piéce 20 5 Mur A,B ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0031-160117

Idem photo : DED0031-160117
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Piece 21

Discontinue

Mur A,B,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0031-160117

Identifiant: 0037

echantillon: MA2505081108/DED0031-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0031-160117

0039 : Lés en matériau plastique

Niveau : ler étage

Localisation

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0039

echantillon: MA2505081108/DED0033-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et

Analyse

Analyse:
DED0033-160117

Partie analysée par le laboratoire:

planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Piece 17 Sol - - - A |
planchers techniques - Revétements de sol - Revétement souple rouge + colle polymere
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou jaune non séparable + ragréage gris : Absence
mogquette avec sous-couche d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue

Identifiant: 0039
echantillon: MA2505081108/DED0033-160117 Analyse:
Description: Lés en matériau plastique DED0033-160117

pidce 22 Sol : Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement souple rouge + colle polymere
jaune non séparable + ragréage gris : Absence
d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0040 : Colle de carrelage

Niveau : ler étage

Discontinue

Piece 17

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon Analyse

Identifiant: 0040

echantillon: MA2505081108/DED0034-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

DED0034-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle beige + couche platreuse blanche +
peintures multiples non séparable + carrelage :
Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D,E,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0034-160117

Identifiant: 0040

echantillon: MA2505081108/DED0034-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0034-160117

Discontinue

Piece 22

Mur A,B,C,D,E,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0034-160117

Identifiant: 0040

echantillon: MA2505081108/DED0034-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0034-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe

0041 : Enduits a base de platre

Niveau : ler étage

Piece 18

Discontinue

n°de
sondage

Mur |

Prélevement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0041

echantillon: MA2505081108/DED0036-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0036-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc + peintures multiples
non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,F,J

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0036-160117

Identifiant: 0041

echantillon: MA2505081108/DED0036-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0036-160117

Piece 19

Discontinue

Mur B,C

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0036-160117

Identifiant: 0041

echantillon: MA2505081108/DED0036-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0036-160117

Piéce 20

Discontinue

Mur C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0036-160117

Identifiant: 0041

echantillon: MA2505081108/DED0036-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0036-160117

Piece 21

Discontinue

Mur C

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0036-160117

Identifiant: 0041

echantillon: MA2505081108/DED0036-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0036-160117
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REPERAGE AMIANTE

G rou p e AVANT TRAVAUX

0042 : Ragréage

Niveau : 1ler étage

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0042

echantillon: MA2505081108/DED0035-160117 Analyse:
Description: Ragréage DED0035-160117

Piece 20 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
planchers techniques - Planchers - Colle polymére jaune non séparable +
Partie a sonder: Ragréage ragréage gris : Absence d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0042
echantillon: MA2505081108/DED0035-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage
Piece 21 2 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0035-160117
DED0035-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /'Blog%]équ eF%qzm 6132
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionng&lle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Groupe

8 rue de I'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 97 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0043 : Ragréage

Piece 23

Niveau : 2eme étage

sondage

Discontinue

Sol

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0037-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle polymeére jaune en faible quantité non
séparable + ragréage gris : Absence d'amiante

Piece 25

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0037-160117

Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0037-160117

Piece 26

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0037-160117

Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0037-160117

Piece 27

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0037-160117

Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0037-160117

Piéce 28

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0037-160117

Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0037-160117
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Rapport du: 18/06/2025 REPERAGE AMIANTE

AVANT TRAVAUX

Groupe

Discontinue Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage

Piece 29 6 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0037-160117
DED0037-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0043

echantillon: MA2505081108/DED0037-160117
Sondage et extension de la Description: Ragréage

Piece 30 7 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) : Composant de la construction: 5. Planchers et Idem photo : DED0037-160117
DED0037-160117 planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0044 : Enduits a base de platre

Piece 23

Niveau : 2éme étage

Discontinue

n°de
sondage

Mur E

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0038-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + carton non
séparable + peinture non séparable + papier
peint non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur C,D,FH,I

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117

Piece 25

Discontinue

Mur A,C,F,G,H

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117

Piece 26

Discontinue

Mur A,B,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117

Piece 27

Discontinue

Mur A,B

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117
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Groupe

Piece 28

Discontinue

Mur A,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117

Piece 29

Discontinue

Mur A,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117

Piece 30

Discontinue

Mur A,B,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0038-160117

Identifiant: 0044

echantillon: MA2505081108/DED0038-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0038-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0045 : Enduits a base de platre, Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Niveau : 2éme étage

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage

Discontin et extension

Continue

Piece 23 1 Mur A -

Echantillon

Identifiant: 0045

echantillon: MA2505081108/DED0039-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 3 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0039-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non
séparable + papier peint non séparable :
Présence d'amiante

Continue

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0039-160117

2 Mur B,J

Identifiant: 0045

echantillon: MA2505081108/DED0039-160117
Description: Enduits a base de platre ou ciment ou
autres, projetés, lissés ou talochés

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Quantité estimée: 5 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0039-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0047 : Colles carrelage

Niveau : 2éme étage

Discontinue

Piece 24

n°de
sondage

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0047

echantillon: MA2505081108/DED0041-160117
Description: Colles carrelage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0041-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + matériau gris hétérogéne non
séparable + joint cassant gris non séparable +
carrelage : Absence d'amiante

Discontinue

Piece 31

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0041-160117

Identifiant: 0047

echantillon: MA2505081108/DED0041-160117
Description: Colles carrelage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0041-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0048 : Colle de carrelage

Niveau : 2éme étage

Discontinue

Piece 24

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0048

echantillon: MA2505081108/DED0042-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0042-160117
Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + couche platreuse blanche non
séparable + peintures multiples non séparable
+ joint cassant gris non séparable + carrelage :
Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0042-160117

Identifiant: 0048

echantillon: MA2505081108/DED0042-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0042-160117

Discontinue

Piece 31

Mur A,B,C,D,E,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0042-160117

Identifiant: 0048

echantillon: MA2505081108/DED0042-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0042-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0049 : Colle de carrelage

Piece 24

Niveau : 2eme étage

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0049

echantillon: MA2505081108/DED0043-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0043-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle beige + peinture non séparable +
couche platreuse blanche non séparable +
carrelage : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0043-160117

Identifiant: 0049

echantillon: MA2505081108/DED0043-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0043-160117

Piece 31

Discontinue

Mur AE,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0043-160117

Identifiant: 0049

echantillon: MA2505081108/DED0043-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0043-160117
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0050 : Enduits a base de platre

Niveau : 2éme étage

Discontinue

Piece 24

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0050

echantillon: MA2505081108/DED0044-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0044-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D,E,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0044-160117

Identifiant: 0050

echantillon: MA2505081108/DED0044-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0044-160117

Discontinue

Piece 31

Mur A,B,C,D,E,F

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0044-160117

Identifiant: 0050

echantillon: MA2505081108/DED0044-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0044-160117
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G rou p e AVANT TRAVAUX

0051 : Lés en moquette

Niveau : 2éme étage

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0051

echantillon: MA2505081108/DED0045-160117 Analyse:
Description: Lés en moquette DED0045-160117

piece 32 1 sol ) Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
planchers techniques - Revétements de sol - Moquette grise avec couche souple + colle
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou polymére jaune avec couche en mousse :
moquette avec sous-couche Absence d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0052 : Lés en matériau plastique

Niveau : 2éme étage

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0052

echantillon: MA2505081108/DED0046-160117 Analyse:
Description: Lés en matériau plastique DED0046-160117
" Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
Piece 32 1 Sol - N - X ; N
planchers techniques - Revétements de sol - Revétement souple jaune + colle polymeére
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou jaune non séparable + ragréage gris : Absence
mogquette avec sous-couche d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0053 : Colles carrelages

Niveau : 2éme étage

Continuité /

Localisati 8 N
S Discontinuité

Unique

Piece 32

n°de
sondage

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0053

echantillon: MA2505081108/DED0047-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0047-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + matériau gris hétérogéne non
séparable + joint cassant gris non séparable +
carrelage : Absence d'amiante

0054 : Enduits a base de platre

Niveau : 2éme étage

Continuité /

Localisation 8 S
Discontinuité

Discontinue

Piece 23

n° de
sondage

Mur G

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0048-160117

Echantillon

Identifiant: 0054

echantillon: MA2505081108/DED0048-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Idem photo : DED0048-160117

Discontinue

Piece 25

Mur D

Identifiant: 0054

echantillon: MA2505081108/DED0048-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
DED0048-160117

Partie analysée par le laboratoire:
- Enduit platreux blanc en vrac + papier peint
non séparable : Présence d'amiante
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REPERAGE AMIANTE
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0056 : Enduits a base de platre

Localisation

Piece 25

Niveau : 2éme étage

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0056

echantillon: MA2505081108/DED0051-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0051-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

0058 : Lés en moquette

Niveau : 3éme étage

Localisation

Piece 33

Continuité /
Discontinuité

Unique

n° de
sondage

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0058

echantillon: MA2505081108/DED0052-160117
Description: Lés en moquette

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0052-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Moquette grise avec couche souple + colle
polymeére jaune non séparable + ragréage gris
en faible quantité : Absence d'amiante
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REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0059 : Colles carrelage

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Unique

Piece 33 1

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0059

echantillon: MA2505081108/DED0053-160117
Description: Colles carrelage

- Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0053-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise hétérogene + joint cassant gris +
carrelage : Absence d'amiante
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Groupe

0060 : Enduits a base de platre

Niveau : 3éme étage

Piece 33

Discontinue

n°de
sondage

Mur B

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0054-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur A,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0054-160117

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0054-160117

Piece 35

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0054-160117

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0054-160117

Piece 36

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0054-160117

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0054-160117

Piece 50

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0054-160117

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0054-160117
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AVANT TRAVAUX

Piece 51

Discontinue

Mur A,B,C,D

Identifiant: 0060

echantillon: MA2505081108/DED0054-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0054-160117

Idem photo : DED0054-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0061 : Enduits a base de platre

Piece 33

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Discontinue

Plafond

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0055-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Piece 34

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 35

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 36

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 37

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117
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Piece 38

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 39

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 40

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 41

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 42

Discontinue

10

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 43

Discontinue

11

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117
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Piece 44

Discontinue

12

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 45

Discontinue

13

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 50

Discontinue

14

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117

Piece 51

Discontinue

15

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0055-160117

Identifiant: 0061

echantillon: MA2505081108/DED0055-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0055-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0062 : Lés en matériau plastique

Piece 34

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Discontinue

Sol

Prélevement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0056-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement souple bleu + colle polymére
jaune non séparable + ragréage gris avec fibres
: Absence d'amiante

Piece 37

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0056-160117

Piece 39

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0056-160117

Piece 40

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0056-160117

Piece 41

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0056-160117
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G rou p e AVANT TRAVAUX

Piece 42

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0056-160117

Piece 43

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0056-160117

Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol

Idem photo : DED0056-160117

Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0062

echantillon: MA2505081108/DED0056-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0056-160117

Piece 44 8 Sol Idem photo : DED0056-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe

0063 : Enduits a base de platre

Niveau : 3éme étage

Piece 34

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0057-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 37

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 39

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 40

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117
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Piece 41

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 42

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 43

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117

Piece 44

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0057-160117

Identifiant: 0063

echantillon: MA2505081108/DED0057-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0057-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0064 : Colles carrelages

Piece 35

Niveau : 3éme étage

Discontinue

n°de
sondage

Sol

Prélevement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0064

echantillon: MA2505081108/DED0058-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0058-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise hétérogene + joint cassant gris +
carrelage : Absence d'amiante

Piece 36

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0058-160117

Identifiant: 0064

echantillon: MA2505081108/DED0058-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0058-160117

Piece 50

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0058-160117

Identifiant: 0064

echantillon: MA2505081108/DED0058-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0058-160117

Piece 51

Discontinue

Sol

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0058-160117

Identifiant: 0064

echantillon: MA2505081108/DED0058-160117
Description: Colles carrelages

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Colles

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0058-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0065 : Colle de carrelage

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Discontinue

Piece 35 1

Mur A

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0065

echantillon: MA2505081108/DED0059-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0059-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + joint cassant gris + peinture +
carrelage : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0059-160117

Identifiant: 0065

echantillon: MA2505081108/DED0059-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0059-160117

Discontinue

Piece 36 3

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0059-160117

Identifiant: 0065

echantillon: MA2505081108/DED0059-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0059-160117

Discontinue

Piece 50 4

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0059-160117

Identifiant: 0065

echantillon: MA2505081108/DED0059-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0059-160117

Discontinue

Piece 51 5

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0059-160117

Identifiant: 0065

echantillon: MA2505081108/DED0059-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage (plinthes)
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo :

DED0059-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0066 : Colle de carrelage

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Continuité /

Localisati 8 N
S Discontinuité

Discontinue

Piece 36 1

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0066

echantillon: MA2505081108/DED0060-160117
Description: Colle de carrelage

- Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0060-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle grise + peinture + carrelage : Absence
d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Identifiant: 0066

echantillon: MA2505081108/DED0060-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0060-160117

Idem photo : DEDO060-160117

Discontinue

Piece 50 3

Mur A,B,C,D

Identifiant: 0066

echantillon: MA2505081108/DED0060-160117
Description: Colle de carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0060-160117

Idem photo : DED0060-160117

0067 : Lés en matériau plastique

Niveau : 3éme étage

n°de
sondage

Continuité /

Localisation A G
Discontinuité

Unique

Piece 38 1

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0067

echantillon: MA2505081108/DED0061-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0061-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement souple beige + colle polymére
jaune avec poussieres : Absence d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0068 : Enduits a base de platre

Piece 38

Niveau : 3éme étage

Discontin

Continue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0068

echantillon: MA2505081108/DED0062-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0062-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ papier peint non séparable : Absence
d'amiante

Continue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0062-160117

Identifiant: 0068

echantillon: MA2505081108/DED0062-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0062-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0069 : Enduits a base de platre

Localisation

Piece 45

Niveau : 3éme étage

Continuité /
Discontinuité

Continue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0069

echantillon: MA2505081108/DED0063-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0063-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Continue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0063-160117

Identifiant: 0069

echantillon: MA2505081108/DED0063-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0063-160117

0070 : Lés en matériau plastique

Niveau : 3éme étage

Localisation

Piece 46

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Sol

Préléevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0070

echantillon: MA2505081108/DED0064-160117
Description: Lés en matériau plastique
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Quantité estimée: 15 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0064-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement souple beige + colle polymére
jaune en faible quantité non séparable :
Présence d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0071 : Enduits a base de platre

Piece 46

Niveau : 3éme étage

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0071

echantillon: MA2505081108/DED0065-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0065-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ papier peint non séparable : Absence
d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0065-160117

Identifiant: 0071

echantillon: MA2505081108/DED0065-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0065-160117

Piece 47

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0065-160117

Identifiant: 0071

echantillon: MA2505081108/DED0065-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0065-160117

Piece 49

Discontinue

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0065-160117

Identifiant: 0071

echantillon: MA2505081108/DED0065-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0065-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0072 : Colle beige + couche platreuse blanche non séparable

Niveau : 3éme étage

Ungiue

Piece 46

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0072

echantillon: MA2505081108/DED0066-160117
Description: Colle beige + couche platreuse blanche
non séparable

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage

Quantité estimée: 1 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0066-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle beige + couche platreuse blanche non
séparable : Présence d'amiante

0072-2 : Carrelage

Niveau : 3éme étage

Continuité /

Localisation 8 a
Discontinuité

Ungiue

Piece 46

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0066-160117-2

Echantillon

Identifiant: 0072
echantillon: MA2505081108/DED0066-160117-2
Description: Carrelage

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Colle de carrelage
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0066-160117-2

Idem photo : DED0066-160117-2
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0073 : Enduits a base de platre

Niveau : 3éme étage

Discontinue

Piece 46

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0073

echantillon: MA2505081108/DED0067-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0067-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Piece 47

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0067-160117

Identifiant: 0073

echantillon: MA2505081108/DED0067-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0067-160117

Discontinue

Piece 49

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0067-160117

Identifiant: 0073

echantillon: MA2505081108/DED0067-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0067-160117
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0074 : Ragréage

Niveau : 3éme étage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0074

echantillon: MA2505081108/DED0068-160117
Description: Ragréage

Piece 48 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

DED0068-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle polymére jaune non séparable +
ragréage gris non séparable : Absence
d'amiante

0075 : Enduits a base de platre

Niveau : 3éme étage

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0075
echantillon: MA2505081108/DED0069-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de platre analyse:

L DEDO0069-160117
Piece 48 1 Plafond - Composant de a construction: 4. Plafonds et faux Partie analysée par le laboratoire:

plafonds - Plafonds T .
s Lo N . - Enduit platreux blanc en vrac non séparable
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ) s
+ carton non séparable : Absence d'amiante

ou autres, projetés, lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0076 : Enduits a base de platre

Localisation

Piece 48

Niveau : 3éme étage

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Mur A

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0076

echantillon: MA2505081108/DED0070-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0070-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ carton non séparable + peinture non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur B,C,D

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0070-160117

Identifiant: 0076

echantillon: MA2505081108/DED0070-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0070-160117

0077 : Ragréage

Niveau : 3éme étage

Localisation

Piece 49

Continuité /
Discontinuité

Unique

n°de
sondage

Sol

Préléevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0077

echantillon: MA2505081108/DED0071-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DED0071-160117

Partie analysée par le laboratoire:
- Ragréage gris en vrac hétérogéne : Absence
d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0078 : Ragréage

Niveau : 3éme étage

Continuité /

Localisation 8 N
Discontinuité

Discontinue

Piece 52 1

n°de
sondage

Sol

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0078

echantillon: MA2505081108/DED0072-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0072-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Ragréage gris hétérogéne : Absence
d'amiante

Discontinue

Piece 53 2

Sol

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0072-160117

Identifiant: 0078

echantillon: MA2505081108/DED0072-160117
Description: Ragréage

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0072-160117

0079 : Isolant

Niveau : 3éme étage

Continuité /

Localisation 8 S
Discontinuité

Discontinue

Piece 52 1

n° de
sondage

Plafond

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0079

echantillon: MA2505081108/DED0073-160117
Description: Isolant

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds -

Partie a sonder: Isolant

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0073-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Matériau fibreux vert + papier bitumé non
séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Piece 53 2

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0073-160117

Identifiant: 0079

echantillon: MA2505081108/DED0073-160117
Description: Isolant

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds -

Partie a sonder: Isolant

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0073-160117
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Rapport du: 18/06/2025 REPERAGE AMIANTE

AVANT TRAVAUX

Groupe

0080 : Conduit

Niveau : 3éme étage, 4éme étage

n° de Prélévement effectué / Sondage

Echantillon Analyse
sondage et extension SHERS ¥

Discontinue Identifiant: 0080

echantillon: MA2505081108/DED0074-160117
Description: Conduit

Composant de la construction: 6. Conduits,
canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs -
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres
fluides)

Partie a sonder: Conduit

Quantité estimée: 4 U

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
Piéce 52 1 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0074-160117

Idem photo : DED0074-160117

Discontinue Identifiant: 0080
echantillon: MA2505081108/DED0074-160117
Description: Conduit Analyse:
Composant de la construction: 6. Conduits, DED0074-160117
. canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - Partie analysée par le laboratoire:

Piece 53 2 Sol - ) ) . ) Ny N A N -
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres - Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles
fluides) non séparable + peinture non séparable :
Partie a sonder: Conduit Présence d'amiante

Quantité estimée: 5 U

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0080

echantillon: MA2505081108/DED0074-160117
Description: Conduit

Composant de la construction: 6. Conduits,
canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs -
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres
fluides)

Partie a sonder: Conduit

Quantité estimée: 6 U

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
3 Sol ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0074-160117

Combles non

habitables Idem photo : DED0074-160117
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0081 : Calorifugeage

Niveau : 3éme étage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Localisation Echantillon Analyse

Unique
Identifiant: 0081

echantillon: MA2505081108/DED0075-160117
Description: Calorifugeage

Composant de la construction: 6. Conduits,

Analyse:
DED0075-160117

Partie analysée par le laboratoire:

Piece 53 1 Mur D - canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - P - Ly
. . K ) - Matériau fibreux marron + matériau en liege
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres . n .
fluides) beige et noir non séparable : Absence

Ly . d'amiante
Partie a sonder: Calorifugeage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0082 : Isolant
Niveau : 4éme étage

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0082 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0076-160117 DED0076-160117
Description: Isolant Partie analysée par le laboratoire:
Combles non . PR - "
habitables 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et - Matériau fibreux beige avec poussieres +
planchers techniques - Revétements de sol matériau cartonné avec couche bitumineuse
Partie a sonder: Isolant non séparable + matériau fibreux vert en faible
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire quantité non séparable : Absence d'amiante

0083 : Ardoises naturelles

Niveau : 4éme étage

Localisation

Echantillon Analyse

Continuité / n° de Prélévement effectué / Sondage
Discontinuité sondage et extension

Unique Identifiant: 0083
Description: Ardoises naturelles
Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et
1 Plafond Aucun prélévement étanchéité - Ardoises
Partie a sonder: Ardoises naturelles
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Combles non
habitables
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0084 : Lés en matériau plastique

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique
Identifiant: 0084

echantillon: MA2505081108/DED0077-160117 Analyse:
Description: Lés en matériau plastique DED0077-160117
. Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
Piece 54 1 Sol - - - X " N
planchers techniques - Revétements de sol - Revétement souple gris + colle polymére
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou jaune non séparable + ragréage gris : Absence
moquette avec sous-couche d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0085 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue
Identifiant: 0085

echantillon: MA2505081108/DED0078-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de platre DEDO0078-160117
" Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
Piéce 54 1 Mur A - . N A .
intérieures - Mur et cloisons «en dur» - Enduit platreux blanc en vrac non séparable
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment + toile fibreuse blanche non séparable +
ou autres, projetés, lissés ou talochés peinture non séparable : Absence d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0085

echantillon: MA2505081108/DED0078-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
2 Mur B,C,D ZPSO du ou des échantillon(s) :
DEDO0078-160117

Idem photo : DED0078-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0086 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Unique

Piece 54 1

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0086

echantillon: MA2505081108/DED0079-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0079-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ carton non séparable : Absence d'amiante

0087 : Dalles plastiques+colle+ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Unique

Piece 55 1

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0087

echantillon: MA2505081108/DED0080-160117
Description: Dalles plastiques+colle+ragréage
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Dalles plastiques

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0080-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Revétement cassant bleu + colle polymere
jaune + revétement cassant beige + colle

polymeére jaune non séparable + ragréage gris :

Absence d'amiante
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0088 : Enduits a base de platre ou ciment

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Discontinue

Piece 55 1

n°de
sondage

Mur D

Prélévement effectué / Sondage

et extension

Echantillon

Identifiant: 0088

echantillon: MA2505081108/DED0081-160117
Description: Enduits a base de platre ou ciment
Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0081-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Discontinue

Mur A,B,C

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0081-160117

Identifiant: 0088

echantillon: MA2505081108/DED0081-160117
Description: Enduits a base de platre ou ciment
Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0081-160117

Discontinue

Piece 56 3

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0081-160117

Identifiant: 0088

echantillon: MA2505081108/DED0081-160117
Description: Enduits a base de platre ou ciment
Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0081-160117

Discontinue

Piece 57 4

Mur A,B,C,D

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

DED0081-160117

Identifiant: 0088

echantillon: MA2505081108/DED0081-160117
Description: Enduits a base de platre ou ciment
Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0081-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0089 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

Piece 55

Continuité /
Discontinuité

Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0089

echantillon: MA2505081108/DED0082-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DED0082-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac non séparable
+ peinture non séparable : Absence d'amiante

Piece 56

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0082-160117

Identifiant: 0089

echantillon: MA2505081108/DED0082-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0082-160117

Piece 57

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0082-160117

Identifiant: 0089

echantillon: MA2505081108/DED0082-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Idem photo : DED0082-160117
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0090 : Colle bitumineuse noire + colle polymeére jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche

Niveau : Rez de chaussée

Continuité / n° de Prélévement effectué / Sondage

Localisation Echantillon

Discontinuité sondage et extension

Identifiant: 0090
echantillon: MA2505081108/DED0083-160117
Description: Colle bitumineuse noire + colle polymeére
jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage
blanche

Piece 56 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol

Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Quantité estimée: 9 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Unique

Analyse

Analyse:

DED0083-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle bitumineuse noire non séparable +
colle polymeére jaune non séparable + ragréage
gris + sous couche de ragréage blanche non
séparable : Présence d'amiante

0090-2 : Revétement souple gris

Niveau : Rez de chaussée

Continuité / n° de Prélévement effectué / Sondage

8 P : Echantillon
Discontinuité sondage et extension

Localisation
Unique Identifiant: 0090-2

Description: Revétement souple gris
Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Revétements de sol
Partie a sonder: Lés en matériau plastique et/ou
moquette avec sous-couche

Quantité estimée: 9 m2

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Piece 56 1 Sol Aucun prélévement

Analyse

Analyse:
DED0083-160117-2
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0092 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0092

echantillon: MA2505081108/DED0085-160117 Analyse:
Description: Ragréage DEDO0085-160117
Piece 57 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
planchers techniques - Planchers - Ragréage gris en vrac hétérogene : Absence
Partie a sonder: Ragréage d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0093 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0093

echantillon: MA2505081108/DED0086-160117 Analyse:
Description: Ragréage DEDO0086-160117
Piece 58 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et Partie analysée par le laboratoire:
planchers techniques - Planchers - Colle polymére jaune non séparable +
Partie a sonder: Ragréage ragréage gris hétérogeéne : Absence d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0094 : Fibres-ciment

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0094
echantillon: MA2505081108/DED0087-160117 Analyse:
Description: Fibres-ciment Analyse:

Composant de la construction: 10. Voies et Réseaux DED0087-160117
Piece 58 1 Sol - D = Partie analysée par le laboratoire:

divers - Conduits - N ’ N .
N . . - Fibrociment gris avec fibres visibles :
Partie a sonder: Fibres-ciment . .
Présence d'amiante

Quantité estimée: 10 m2
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0095 : Blocs béton
Niveau : Rez de chaussée

Localisation Echantillon Analyse

Continuité / I n° de | Prélévement effectué / Sondage

Discontinuité sondage et extension

Unique Identifiant: 0095
Description: Blocs béton
Composant de la construction: 3. Parois verticales
Piéce 58 1 Mur B,C,D Aucun prélévement intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Blocs béton
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

0097 : Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0097

echantillon: MA2505081108/DED0089-160117
Description: Ragréage

Piece 59 1 Sol - Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Ragréage

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:

DED0089-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Colle polymeére jaune non séparable +
ragréage gris non séparable : Absence
d'amiante
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0098 : Enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0098
echantillon: MA2505081108/DED0090-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de ciment analyse:

Composant de la construction: 3. Parois verticales DED0030-160117
Piece 59 1 Mur A - D = Partie analysée par le laboratoire:

intérieures - Mur et cloisons «en dur» P o )
s N N . - Enduit gris en vrac hétérogeéne + peinture :
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment -
Absence d'amiante

ou autres, projetés, lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0098

echantillon: MA2505081108/DED0090-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
2 Mur B,C,D ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0090-160117

Idem photo : DED0090-160117

0099 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Préléevement effectué / Sondage
et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse
Unique

Identifiant: 0099

echantillon: MA2505081108/DED0091-160117 Analyse:
Description: Colle de carrelage DED0091-160117

Piece 59 1 Mur C - Composant de la construction: 3. Parois verticales Partie analysée par le laboratoire:
intérieures - Mur et cloisons «en dur» - Colle blanche + carrelage : Absence
Partie a sonder: Colle de carrelage d'amiante

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0100 : Enduits a base de platre

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Unique

Piece 59

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0100

echantillon: MA2505081108/DED0092-160117
Description: Enduits a base de platre

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:
DEDO0092-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit platreux blanc en vrac + peinture :

Absence d'amiante

0101 : Béton

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /

Localisation 8 S
Discontinuité

Unique

Piece 60

n° de
sondage

Sol

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Aucun prélévement

Echantillon

Identifiant: 0101

Description: Béton

Composant de la construction: 5. Planchers et
planchers techniques - Planchers

Partie a sonder: Béton

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas
d'amiante

Analyse
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0102 : Enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue

Identifiant: 0102
echantillon: MA2505081108/DED0093-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de ciment analyse:

Composant de la construction: 3. Parois verticales DED0093-160117
Piece 60 1 Mur A - D = Partie analysée par le laboratoire:

intérieures - Mur et cloisons «en dur» Enduit compact eric + beinture . Absence
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment d'amiante pactg p .

ou autres, projetés, lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue Identifiant: 0102

echantillon: MA2505081108/DED0093-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 3. Parois verticales
intérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Sondage et extension de la
2 Mur B,C,D ZPSO du ou des échantillon(s) :
DED0093-160117

Idem photo : DED0093-160117

0103 : Enduits a base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

n°de
sondage

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Continuité /
Discontinuité

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0103
echantillon: MA2505081108/DED0094-160117 Analyse:
Description: Enduits a base de ciment Anayse:

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux DED0094-160117
Piece 60 1 Plafond - p = Partie analysée par le laboratoire:

plafonds - Plafonds P PR .
s s A . - Enduit gris en vrac hétérogene + peinture :
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment -
Absence d'amiante

ou autres, projetés, lissés ou talochés
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

0104 : Enduits a base de ciment

Niveau : Extérieur

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Unique

Fagades

n°de
sondage

Murs

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0104

echantillon: MA2505081108/DED0095-160117
Description: Enduits a base de ciment

Composant de la construction: 2. Parois verticales
extérieures - Mur et cloisons «en dur»

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment
ou autres, projetés, lissés ou talochés

Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse

Analyse:

DEDO0095-160117

Partie analysée par le laboratoire:

- Enduit gris en vrac + peinture : Absence
d'amiante

0105 : Complexe asphalté

Niveau : Extérieur

Continuité /
Discontinuité

Localisation

Discontinue

Toiture

n° de
sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Echantillon

Identifiant: 0105
Réf. échantillon: MA2505081108/P148
Description: Complexe asphalté

Analyse

Analyse:
DED0096-160117

Extérieur - Toiture : Toiture

étanchéité - Complexe d'étanchéité pour toiture
Partie a sonder: Complexe asphalté
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

1 Toiture terrasse - Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et Partie analysée par le laboratoire:
étanchéité - Complexe d'étanchéité pour toiture - Matériau bitumineux noir avec gravillons et
Partie a sonder: Complexe asphalté aluminium avec fibres : Absence d'amiante
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: 0105
. Réf. échantillon: MA2505081108/P148
Oui TP . Analyse:
- . . Description: Complexe asphalté
. Extérieur - Toiture : Toiture . . P148
2 Toiture terrasse Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et . . .
terrasse Partie analysée par le laboratoire:
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0106 : Solin

Niveau : Extérieur

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Identifiant: 0106 Analyse:
echantillon: MA2505081108/DED0097-160117 DED0097-160117
Description: Solin Partie analysée par le laboratoire:

Toiture 1 Toiture - Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et - Matériau souple gris non séparable +
étanchéité - Eléments ponctuels matériau souple incolore avec poussiéres non
Partie a sonder: Solin séparable + peinture non séparable : Absence
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire d'amiante

0107 : Mitre

Niveau : Extérieur

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique
Identifiant: 0107
echantillon: MA2505081108/DED0098-160117

Description: Mitre Analyse:
Composant de la construction: 6. Conduits, DED0098-160117
Toiture 1 Toiture - canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - Partie analysée par le laboratoire:
Conduits de vapeur, fumée, échappement - Fibrociment gris sous forme de plaque avec
Partie a sonder: Mitre fibres visibles : Présence d'amiante

Quantité estimée: 1 U
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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0108 : Bitume couche et sous-couche

Niveau : Extérieur

n°de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Analyse:

DED0099-160117
Partie analysée par le laboratoire:

- Agrégats d'enrobés bitumineux — prise
d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux —
prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés
bitumineux — prise d'essai 3 : Absence
d'amiante

Identifiant: 0108

echantillon: MA2505081108/DED0099-160117
Description: Bitume couche et sous-couche

Cours 1 Sol - Composant de la construction: 10. Voies et Réseaux
divers - Revétement routier

Partie a sonder: Bitume couche et sous-couche
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

0109 : Bitume couche et sous-couche

Niveau : Extérieur

n° de
sondage

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique

Analyse:

DEDO0100-160117
Partie analysée par le laboratoire:

- Agrégats d'enrobés bitumineux — prise
d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux —
prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés
bitumineux — prise d'essai 3 : Absence
d'amiante

Identifiant: 0109

echantillon: MA2505081108/DED0100-160117
Description: Bitume couche et sous-couche

Cours 1 Sol - Composant de la construction: 10. Voies et Réseaux
divers - Revétement routier

Partie a sonder: Bitume couche et sous-couche
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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ZPS00109 : Enduits a base de platre

Niveau : 3eme étage

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Prélevement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Unique Analyse:
Identifiant: ZPSO0109 P107
Réf. échantillon: MA2505081108/P107 Partie analysée par le laboratoire:
Réf. laboratoire: 24RB016609-007 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ;
oui Description: Enduits a base de platre matériau semi-dur de type enduit (beige) ;
Piece 46 1 Plafond . , " Composant de la construction: 4. Plafonds et faux matériau semi-dur de type platre (blanc) en
3eme étage - Piece 46 : Plafond
plafonds - Plafonds traces
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment Absence d'amiante
ou autres, projetés, lissés ou talochés - Phase 2 Matériau semi-dur de type platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire (blanc)
Absence d'amiante

ZPS00110 : Colle a base de platre

Niveau : 3éme étage

Continuité / n° de
Discontinuité sondage

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

Discontinue
Identifiant: ZPSO0110
Réf. échantillon: MA2505081108/P101 Analyse:
Réf. laboratoire: 24RB016609-001 Fmb
Piece 52 1 Plafond O\UI . Lo Description: Colle 3 base d? platre Partie analysée par le laboratoire:
3éme étage - Piece 52 : Plafond Composant de la construction: 4. Plafonds et faux -~ ;
- Matériau semi-dur (blanc) : Absence
plafonds - Plafonds d'amiante
Partie a sonder: Colle a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
Discontinue Identifiant: ZPSO0110
Réf. échantillon: MA2505081108/P101
. Réf. laboratoire: 24RB016609-001
Sondage et extension de la Description: Colle a base de platre Analyse:
Piéce 53 2 Plafond ZPSO du ou des échantillon(s) : 2escription: X P anayse: Idem photo : P101

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux P101

P101
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Colle a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire
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ZPS00111 : Enduits a base de platre

Niveau : 3éme étage

Piece 33

Discontinue

n°de
sondage

Plafond

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P102, P104

Echantillon

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Analyse

Idem photo : P102; P104

Piece 34

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 35

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 36

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la
ZPSO du ou des échantillon(s) :
P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104
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Piece 37

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 38

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 39

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 40

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 41

Discontinue

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104
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Piece 42

Discontinue

10

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 43

Discontinue

11

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 44

Discontinue

12

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 45

Discontinue

13

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 46

Discontinue

14

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104
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Piece 47

Discontinue

15

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 48

Discontinue

16

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 49

Discontinue

17

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 50

Discontinue

18

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104

Piece 51

Discontinue

19

Plafond

Sondage et extension de la

ZPSO du ou des échantillon(s) :

P102, P104

Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002
MA2505081108/P104, réf. labo.: 24RB016609-004
Description: Enduits a base de platre
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux
plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Analyse:
P102, P104

Idem photo : P102; P104
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Discontinue
Identifiant: ZPSO0111
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002 Analyse:
. oui MA%595081108(P1‘04, réf. Iaboﬁ.: 24RB016609-004 PlO? ) )

Piéce 52 20 Plafond 35me étage - Pidce 52 : Plafond Description: Enduits a base.de platre Partie ,ar.wlysee .Qar le laboratoire:
Composant de la construction: 4. Plafonds et faux - Matériau semi-dur (blanc) : Absence
plafonds - Plafonds d'amiante
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Discontinue
Identifiant: ZPSO0111
Echantillon:
MA2505081108/P102, réf. labo.: 24RB016609-002 Analyse:
; R fond oui MA2505081128/P10ﬁ, réfalabtl).: 24RB016609-004 P104 | o lab

Piéce 5 1 Plafon N . . Description: Enduits a base de platre Partie analysée par le laboratoire:

3éme étage - Piéce 53 : Plafond Composant de la construction: 4. Plafonds et faux - Matériau dur (blanc) ; matériau (pulvérulent)
plafonds - Plafonds (noir) : Absence d'amiante
Partie a sonder: Enduits a base de platre
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

ZPS0138 : Dalles moquettes avec entre-couche noire

Niveau : Rez de chaussée

Continuité /
Discontinuité

Prélévement effectué / Sondage
et extension

Localisation Echantillon Analyse

sondage

Unique Identifiant: ZPSO138

Réf. échantillon: MA2505081108/P142
Réf. laboratoire: IT382506-425

Description: Dalles moquettes avec entre-couche _y_:;:lz s
Oui noire
Piece 6 1 Sol . " . Partie analysée par le laboratoire:
Rez de chaussée - Piece 6 : Sol Composant de la construction: 5. Planchers et

- [Met] Moquette grise avec couche

lanchers techniques - Revétements de sol 5 . Rk
P q bitumineuse : Absence d'amiante

Partie a sonder: Dalles moquettes avec entre-couche
noire
Justificatif: Aprés analyse en laboratoire

Légende : « | - matériaux indissociables* » I'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi
a distinguer chacune d'entre-elle, le retour de I'analyse a été généralisé a I'ensemble de I'échantillon. Des investigations complémentaires pourront étre réalisées sur simple demande.
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OBLIGATION DONNEUR D’ORDRE SELON L’ARTICLE 11 DE L’ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du DAPP prévu a 'article R. 1334-29-4 | du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-
rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au
Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non
utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du DTA prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique
ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il
tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d"habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante. Il
communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati
ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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7. RAPPORTS D’ANALYSES

acradizat pemany
INCERCARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

SR EN [SOJEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1229

ADX GROUPE
Antaoine Cabon
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-018629-01

Date d'émission de rapport : 03/06/2024 22:33

Référence dossier Client:664fa0633daed Dossier: MA2405086 164-RAAT
Référence dossier N° : 24UV041732
Référence lahoratoire N* : 24RBO16609

Regu par MyEasylab le : 28/05/2024 14:46
Recu par le laboratoire le : 23/05/2024
Date d'analyse : 281/05/2024

Préparation
Indize n” Référence Description visuelle Technigue )
client utilisée /| N prep / Résultats
Analysie | nb grilles Type
culames
001-01 | 101-230524 - 4, Plafends et faux Wiateriau semi-dur (blanc) MET 1/2 Calcination =t Fibres d'amiarte non
plafonds - Plafonds - Colle a base de /Uuzzs aTague acide détectées
platre - Colle a hase de platre - 3eme [méthode interne
etage - Piece 52 de traitement)
002-01 | 102-230524 - 4. Plafonds et faux Wiatériau semi-dur (blanc) MET 1/2 Calcination et Fibres d‘amiara non
plafonds - Plafonds - Enduits a base /U276 attague acidz détectess
¢e platre - Enduits a base de platre - (méthade interme
3eme etage - Piece 52 de traitemsnt)
93‘3;01 103-230524 - 8 - Equipements divers | Matériau dur (maron) (foncé) MET 43 Calciration et 40N
1 A 2 S
et accessoires - canalisations £ WawWA attanue acide Fibres damianis de
2 electriques prefabricuees - (méthu:.je interne {ioR chisotie
interrupteur hakelit - interrupteur de traitement)
bakelit - 32me etage - Piece 52
004-01 | 104230524 - 4, Plafonds ot faux Wiateriau dur (blanc) ; matéviau MET 1/2 Calcinaticnet | Fibres d'amisrie non
plafonds - Plafonds - Fnduits a base | (Pulvérulent) (noir) Juzzs amaque acids datactaas
de platre - Enduits a base de platre [méethode interne
3eme etage - Piewe 53 de traitement)
it ari. il Y '
005-01 | 105230524 - 8- Fquipements divers | Materiau dur (fibreux) (marran) MET 112 Calcination et /!\)
M| et accessoires - canalisations / WoxN amagueacide | g o ante de
@ |electriques prefabriquees [methade interne type chrysotite
interrupteur bakelit - interrupteur de traftement)
bakelit - 3eme etage - Piece 53

-a reproduction de ce document n'est autorises que sous ssforme intégrale. || compoerte 11 page(s). Le présent iapport ne concarne que s objats sownis & I'essai tels quiils ent &té regus au
|zhorstoire. Les essais identifiss par le symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accreditation.
Furofins Asbestos Testing Roma nis S.A.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,6th District
0522032 Bucarest, Bomania
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Accréditation n® 1-5967

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22083 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22083
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DEDOOD1-160117 - Les en moquette - Rez de chaussee - Entree

Description ITGA Moquette grise avec couche souple / Colle polymére jaune avec poussiéres / Ragréage gris en faible

quantité

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}
Résultat :

Fraction Analysée Tochnigus analyfique Résultat TYPE ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Moquette grise avec couche souple + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

colle polymére jaune avec poussiéres
+ ragréage gris en faible quantité non
séparable

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste - {
f

q}

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 154 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SR EN [SOTEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames
006-01 | 106-230524 - 8 - Equipements divers | Matériau souple {fibreux) (bitumineus) | paoup 2/2 Analyse raalisée nan
et accessoires - Portes de placard, {noir] / RSV condusive
baignoires et eviars metalliques -
Plagues souples hitumineusas
antivibratiles - Plagues souples
bitumineuses antivibratiles - 3eme
etage - Piece 16
006-02 | 106-230524 - 8 - Fquipements divers | Materiau soupls (fibrsuy) (bitumin=ux) | pqp 1/2 Caksinutionet Eibres ety e ion
et accessolres - Portes de placard, {noir} / WOKN atraque acids rétectéas
baignoires et eviers metalliques - {méthode interne
Plaques souples bitumineuses de traitems=nr)
antlvibratiles - Plagues souples
bitumnineuses antivibratiles - 3eme
etage - Plece 46
007-01 | 107-230524 - 4. Plafonds et faux Watériau de type peinture (Blanc) ; MET 1/2 Cakination et Fibres d'amiante non
plafonds - Plafends - Enduits a base | materiau semidur d= type enduit /uz26 attague acide détectdes
de platre ou ciment ou autres, (eige) ; matériau semi-dur de type [méthade interne
projetes, lisses ou taloches - Enduits a| HAtre (blanc) entraces de traitement}
base de platre - 3eme etaga - Piece
46
007-02 |107-230524 - 4. Plafonds et faux Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination st Fibres d'amiante non
plafonds - Plafonds - Fnduits a base | (Blanc] / uzz6 attaque acide détectées
de platre ou ciment ou autres, {methode interne
projetes, lisses ou taloches - Enduits a de traitement)
base de platre - 3eme etage - Piece
46
008-01 | 108-230524 - 3 - Parois verticales Matériau de type systéme d'enduil MET 1/2 Calcinationat | Fibres d'amiame non
intarieuras - Murs et cleisons pinture (mamon); materiausemi-due | o o0 attaque acide détectées
maconnes - Enduit a base de platre | d¢ Type platre (blanc) en traces {méthode interne
lisse ou taloche - Enduit a base de de traitement)
platre lisse cu taloche - 2eme etage -
Piece 32
008-02 | 108-230524 - 3 - Parois verticales Materiau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination =t Fibres d'amiamnte non
interieures - Murs et cloisons {blanc] /uzz6 attaque acids détectées

maconnas - Enduit a base de platre
lisse ou taloche - Enduit a base de
platre lisse ou taloche - 2eme etage -
Piece 32

[méthode interne
de traitemant)

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.
Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District

052203 Bucarest, Romiania

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 155 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22084 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22084
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO0D2-160117 - Colles carrelages - Rez de chaussee - Entree
Description ITGA ICoIle grise / Matériau gris hétérogéne / Couche platreuse blanche / Joint cassant gris / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise + matériau gris hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

non séparable + couche platreuse
blanche non séparable + joint cassant
gris non séparable + carrelage

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 156 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE

Groupe AVANT TRAVAUX
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SR EN [SOTEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

008-01 | 109-230524 - 3 - Parcis verticales Watériau semi-dur de type plitre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarte non
intarieuras - Murs et cloisons {blanc] ; materiau semi-dur {marron) /uzz6 ataque acide détectées
maconnas - Encluit a hase de platre | Straces {méthade inferne
projete - Enduit a base de platre de traitement)
projete - 2eme etage - Piece 23

010-01 [110-230524 - 3 - Parois verticales Wiatériau fibreux d2 type papier peint MoLp 2/2 Analyse réalisée non
interieures - Murs et cloisons (Beige) ; matériau semi-dur de type / R5SV conclusive
maconnes - Enduit a base de platre | FAtre (blanc) en traces
projete - Enduit a base de platre
projete - 2eme etage - Piece 30

010-02 | 110230524 - 3 - Parois verticales Walériau de type maillage de fibres et | per 1/2 Calcination et PN
interieures - Murs et cloisons iant (jaune) ; manéniau de Type f U276 attague acide " A

b SRS e o) ! 8 Fibres d'amiante d=
maconnes - Enduit a base de platre RIS d'endiat pekiture (beige] [méthade interne % ;
5 * matériau ge type malllage de fibres et R rype chrysofiie
projete - Enduit a base de platre lesnt (beige) ; matiriau semi-dur de traftement)
projete - 2eme etage - Piece 30 {Ranc)

010-02 | 110-230524 - 3 - Parois verticales Materiau semi-dur d= type platre MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiarie non
intarieures - Murs et cloisons {Blanc) /U226 atraque acids détactées
maconnes - Enduit a base de platre (méthode interme
projete - Fnduit a base de platre de traitement)
projete - 2eme etage - Piece 30

OLLOL |111-230524 - 3 - Parois verticales Watértau de type systéme d'endult MET 1/2 Calcinationst | Fibres d'amiame non
interieuras - Cloisons saches peinture {blanc) ; matériau semi-dur /U726 attaque acide détectées
{assamblees, prefabriguaes) - Cnduits | 9 IYP2 platre (blancyen traces {méthods interne
ahase de platre projetes, lisses ou de traitement)
taloches - Enduits a base dea platre
projetes, lisses ou taloches - 2eme
etage - Piece 24

01&”‘02 111-230524 - 2 - Parois verticales M;fte:iau semi-dur de.type platre MET 1/2 Calcination =t Fibres d'amiariie non
intarieures - Cloisons seches (Banc) JUzz6 attaque acide ditectees
{assemblees, prefabriquees) - Enduits {méthode interne
a base de platre projetes, lisses ou de traitement)
taloches - Enduits a base de platre
projetes, lisses ou taloches - 2eme
etage - Plece 24

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.

Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel Streat, ground floor ,5th District
052203 Bucarest, Romiania
3/11
P-R>-FRMBZ20

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 156 / 272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 157 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22085 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22085
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO003-160117 - Enduits a base de ciment - Rez de chaussee - Entree
Description ITGA I Enduit platreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 1
matériau gris en faible quantité non
séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
A o0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 158 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SREN [SOJEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
X Préparation
Indice n° Référance Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames
015;01 112-230524 - 3 - Pareis verticales Matériau de type systeme d'endult MET 1/2 Cakinationet | Fibres d'amiarte non
interieuras - Cloisons sachas peinture (blanc) ; matériau semi-dur / uzz6 attaque acide detectees
{assemblees, prefabriquees) - Enduits | 9 T¥Pe platre (blancjen races {méthade interne
a base de platre projetas, lisses ou de traitement)
taloches - Enduits a base de platre
projetes, lisses ou taloches - 2eme
etage - Piece 31
01202 1112.230524 -3 - Parois verticalas | Matérfau semi-dur de type platrs MET 1/2 | cakinatonet | Fibres diamisnie non
interieures - Cloisons seches (Blanc] / Uzz6 attaque acids rétectéas
{assemblees, prefabriguees) - Enduits {méthode interne
a base de platre projetes, lisses ou de traitems=nr)
taloches - Enduits a base de platre
projetes, lisses ou taloches - 2eme
etage - Piece 31
013-01 | 113-230524 - 6 - Concluits et Malér.iuu de type sluminium (gris) ; MET 147 Cakination at Fibres d'amiante non
accessoires interieurs - Conduits de | materiau souple de type mastic / NG attaque acide détectées
fluides {air, 2au, vapeur, fumee, {rouge) {méthade inteme
echappement, autres fluides) - Mastic de traitement)
rouge - Mastic rouge - 2eme etage -
Piece 25
014-01 1114-230524 - 6 - Conduits et Wialeriau d= type aluminiur [gris) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarite non
aceassoiresinterieurs - Conduits de | matériau de type colle {jaune) J CHoR attaque acids détectess
fluides {air, eau, vapeur, fumee, [méthude interne
echappement, autres fluides) - Ruban de traitement)
adhesif argent + colle Jaune - Ruban
adhesif argent + colle Jaune - 2eme
etage - Piece 25
013;01 115230524 - 8 - Equipements divers :ﬁi:l::;:niz::ii;:I(’r:ml:m:;:n:|u MET 1/12 Calcination et VA
et arcessoiras - Portes de placard, : ¢ / CHoR aTrague acide Flbres damipmtede

baignoiras et aviers metallicques -
Plaques souples hitumineusas
antivibraties - Plaques souples
bitumineuses antivibratiles - Ler
etage - Plece 13

de type colle (jaung)

{méthode interne
de traitement)

type chrysotile

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.

Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District

052203 Bucarest, Romiania

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 159 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22086 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22086
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDOOD4-160117 - Chape maigre {base ciment) (seuil de porte} - Rez de chaussee - Entree
Description ITGA IMatériau gris en vrac hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau gris en vrac hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 1
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
t}ﬁ 1( ‘?L-’ -
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 160 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SR EN [SOJEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
. Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
: Analysie | Nb grilles Type
culames
01((;;01 116-230524 - 3 - Parcis verticales Ma.lériau ﬁbrex.m de ty!Je papler peint MoLP 2/2 Analyse réalisée nan
interieuras - Murs et cloisons {beige) ; materiau semi-dur de type / RSV condusive
® | maconnes - Enduit a base de platre | F13tre (blanc) entraces
lisse ou taloche - Enduit a base de
platre lisse cu taloche - ler etage -
Piece 21
01(6];02 116230524 - 3 - Parois verticales Watériau tis type maillage de fibrss =t MET 1/2 Calkinationet Fibres d'amiante non
interieures - Murs et cloisons liant (jaune) ; matériau de ype / pUUY attaque acids detectéas

systeme d'enduit peinture (beige) |

[méthode interne
matériau semi-dur de type platre

de traitemeant)

@) maconnes - Enduit a base de platre
lisse cu taloche - Enduit a base de

platre lisse ou taloche - ler etage - {Bianc)
Piece 21

01[53503 116-230524 - 3 - Parois verticales Matériau semi-dur de type plitre MET 1/2 Calcination at Fibres d'amianme non
interieures - Murs et cloisons (Blanc) / CHaR attaque acide détectées

@ | maconnes - Enduit a base de platre {méthade interne

lisse ou taloche - Enduit a base de de traitement)
platre lisse ou taloche - ler erage -
Piece 21

Olizim 117-230524 - 3 - Parois verticales Wateriau f’_e type peinturs "f“’“" : MET 1/2 Cakinationet Fibres d'amiarite non
interieures - Murs et cloisons matériau semi-dur de type plitre / CHoR attaque acide ditectéas
maconnes - Enduit a base de platre | (FiAnc) en tracss {méthode interne
lisse ou taloche - Endult a base de de traitement)

platre lisse ou taloche - Rez de
chaussee - Plece 6

015)-02 117-230524 - 3 - Parois verticales Watériau semi-dur de type platrs MET 1/2 Cakinationet
interieures - Murs et cleisons (blanic} / CHAR attague acidz
maconnes - Enduit a base de platre {méthnde interne
lisse ou taloche - Enduit a base de de traitement)

platre lisse cu taloche - Rez de
chaussee - Pizecz b

Fibres d'amiare rion
detectess

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au

laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.

Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District
052203 Bucarest, Romiania

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 161 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22088 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22088
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDOODS-160117 - Enduits a base de ciment - Rez de chaussee - Entree

Description ITGA IEnduit gris en vrac / Matériau platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit gris en vrac + matériau platreux META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
blanc en vrac non séparable + peinture
non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 162 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 REPERACE ANIANTE
Groupe AVANT TRAVAUX
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SREN [SOJEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

013;01 118-230524 - 3 - Parcis verticales Walériau fibreux de type papler peint MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarte non
interieuras - Cloisons sechas fviolet) | maleriau semi-dur de type / CHSR attaque acide détectées
{assemblees, prefabriquees) - Enduit | enduit(blanc); manérau souple {méthade inferne
de |ointoiement des plagues de platra| Prew de type papier, carton {blanc], de traitement)

E 5 RN matériau semi-dur de Type enduit
- Tapisserie + Endurt da jointoiement L RIS > i
A {Elanc] ; matérisu semi-dur de type
+ Bande + plaques deplatra - Rezde | syuir (hlanc) ; matsriau soupke
chaussee - Pieca b fibreux de type papier, carton
{marron) ; matérau seml-dur de type
platre (blanc)

01[%)02 118-230524 - 3 - Parois verticales Mat'érlau souple fibrewy de type MoLP 2/2 o e dSmismeTon
irterieuras - Cloisons saches papier, carton {blanc) / RSy détecreéas
{assemblees, prefabriguees) - Enduit
de jointeiement des plagues de platre
- Tapisserie + Enduit de Jointoiement
+ Bande + plagues de platra - Rezde
chaussee - Piece b

013”03 118-230524 - 3 - Parois verticales Watériau souple ﬁbmu:( de type MoLp 2/2 . Fibres dramiante non
interieures - Cloisons sechas papier, carton (marron; / RSSV detectées
{assemblees, prefabriquees) - Enduit
de [ointciement des plaques de platre
- Tapisaerie + Enduit de jointoiement
+ Bande + placques de platre - Rez de
chaussee - Piace b

019:01 (119230524 - 3 - Parois verticales | Materiau de type peinture {beige)| MET 1/2 | cakinatonst | Fibresd'amiante non
intarieures - Murs et cleisons materiau semi-dur de type pltre j CHaR amaque acide détectées
maconnes - Enduit a base de platre | (Fanc) {méthode interne
lisse ou taloche - Enduita base de de trairement)
platre lisse ou taloche - Rez de
chaussee - Piece 7

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.
Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel Streat, ground floor ,5th District
052203 Bucarest, Fomania
6/11
P-R>FRMZZ20

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 163 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNlt-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22089 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22089
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDOOD7-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Entree
Description ITGA Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Ragréage gris + matériau compact gris META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
hétérogéne non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 164 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 REPERACE AMIANTE
Groupe AVANT TRAVAUX
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SREN [SOJEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
. Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

020-01 |120-230524 - 3 - Parcis verticales Malér'iau de l;ype peinture (verz)', MET 1/2 Cakination &t Al ed s ran
irterieuras - Cloisons sachas andtealEm dardeiyprentiu / Mws3 attaque acide détectdes
{assemblees, prefabriquees) - Enduit | (B1anct; matérbu souple fibrewx de {méthads interne
de jointciemant des placues ¢e platre| YPE P2ier, carton (marron) | de traitement)

. 5 RN matériau semi-dur de Type platre
- Tapisserie + Endurt da jointoiement L p
A {Elanc] en traces
+ Bande + plaques de platre - Rez de
chaussee - Pizca /

020-02 | 120-230524 - 3 - Pareis verticalas Wateriau soupls fibreux de type nMoLp 2/2 = Fibies dlamismtesion
interieures - Cloisons seches papier, carten (marcn) / RESY détecréas
{assemblees, prefabriguees) - Enduit
de jointoiement des plagues de platra
- Tapisserie + Enduit de Jointolement
+ Bande + plaques de platre - Rez de
chaussee - Piece 7

020-03 | 120-230524 - 3 - Parois verticales Wiatériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarita non
interieuras - Cloisons seches {blanc) / CHoR attaque acids détectéss
{assemblees, prefabriguees) - Enduit (méthode interne
de |ointciement des plagues de platre de traitemznt)

- Tapisserie + Endurt de jeintoiemant
+ Bande + plaques de platrs - Rez de
chaussee - Pigce 7

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.
Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel Streat, ground floor ,5th District
052203 Bucarest, Fomania
7{11
P-R=FRMZZ20

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 165 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22090 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22090
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDOODB-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 1

Description ITGA Ragréage gris hétérogéne / Matériau blanc en faible quantité |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Ragréage gris hétérogéne + matériau META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
blanc en faible quantité non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 166 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

RAAT

REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Groupe
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SREN [SOJEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
Préparation
Indice v Réftrence Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

023;;01 121-230524 - 3 - Parcis verticales Walériau de type peinture {blanc) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarte non
irterieuras - Cloisons sachas matériau semi-dur de type enduit / PULS attaque acide détectdes
{assemblees, prefabriquees) - Enduit | (B1anct; matérbu souple flbrewx de {méthads interne
de jointoiemant des plaques de platre| YPe P2apier, carton {blanc) | materiau de traitement)

c . 2 . semi-dur de typa enduit (blanc) ;
- Enduit de Jointciement des plaques PR e
_ matériau souplz fibreux de type
¢le platre - Rez de chaussee - Piece 10 papler, carton {vert) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton
{marron) ; matérau seml-dur de type
platre (blanc)

02[1‘602 121-230524 - 3 - Parois verticales Mat'érlau ;pup!e ﬂbnfux de type MoLP 2/2 = e dSmismeTon
irterieuras - Cloisons saches papier, carton {blanc) / RSy détecreéas
{assemblees, prefabriguees) - Enduit
de jointeiement des plagues de platre
- Enduit de Jointoiement des plaques
de platre - Rez de chaussee - Piece 10

023;)'03 121-230524 - 3 - Parois verticales Watériau soupls fibrew: de type MoLp 272 Fibres d'amiare non
interieures - Cloisons seches papier, carton (vert) 7RSSV détecréss
{assemblees, prefabriquees) - Enduit
de [ointoiement des placues de platra
- Enduit de jointciement des plaques
de platre - Rez de chaussee - Piece 10

02(3‘;;04 121-230524 - 3 - Pareis verticales Watériau souple fibreux de type MOLP 2/2 . Fibres:d'amiante nan
interieuras - Cloisons seches papier, carton (marcn) / RSsV détectées
{assemhlees, prefabriquzes] - Cnduit
de |ointciemeant des plagues de platra
- Enduit de jointciement ces plaques
e plamre - Rez de chaussee - Pieca 10

02;‘;;0' 122-230524 - 3 - Parois verticales Materiau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amlarite non
interieures - Murs et cloisons {blanc] / PUUY attague acide détectses
marconnes - Enduit a base de platre {méthode interne
lisse ou taloche - Enduit a base de de traitement)
platre lisse ou aloche - Rez de
chaussee - Piace 10

02(%;01 123-230524 - 3 - Parois verticales WMatériau de'rype. ;y;ﬂ‘c'n'\e r'l’en.r‘iuh MET 1f2 Calcination et Fibres d'amiante non
interieures - Cloisons seches peinture (beige) ; matériau semi-dur / WIQE ataque acide détecrées

{assemblees, prefabrigquees) - Cnduit
de cinteiement des plagues de platra
- Enduit de jeintciement des plaques
de platre - Rez de chaussee - Piece 13

de type platre (blanc)

{méthode interne
de traitement)

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.
Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District

052203 Bucarest, Romiania

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 167 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22091 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22091
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO00Z-160117 - Conduit - Rez de chaussee - Piece 1
Description ITGA IMatériau compact gris avec fibres visibles / Matériau compact gris / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
» Matériau compact gris avec fibres MOLP le 18/01/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile 2
visibles + matériau compact gris non
séparable + peinture non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

RAAT

Repérage amiante travaux - Page 168 sur 266

Rapport du : 18/06/2025 REPERACE ANIANTE
AVANT TRAVAUX
Groupe
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SREN [SOJEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
Préparation
Indice n° Référance Description visuella Technigue ;
elient uﬁliség ! | Nbprap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames
024-01 |124-230524 - 3 - Parcis verticales Walériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarte non
B0 irearieuras - Murs et cloisons peinture (blanc); matériausouple: | s \aga attaque acide détectées
maconnas - Enduit a base de platre | Torewx de type papler, carion {blanc} ; {méthads inferne
lisse ou taloche - Enduit a base da FateCasa QS pE e de traitement)
e (blanc} ; matériau souple fibreux de
platre lisse cu taloche - Rez de i ) i
type papier, carton {marron) |
chausses - Pieca 13 matériau sami-dur de Type platre
{Elancliil
024.02 (124230524 - 3 - Parois verticales Watériau souple fibreux de type MoLe 2112 - Fibres d'amiarts non
@ interieures - Murs et cloisons papier, carton {blanc} / S7RI détectéas
maconnes - tnduit a base de platre
lisse ou taloche - Enduit a base de
platre lisse cu taloche - Rez de
chaussee - Piece 13
02?;)—03 24230524 - 3 - Parois verticales WMateriau soupls fibreux de type MoLp 2/ Eibras d'amiarite nion
interieures - Murs et cloisons papier. carton (maron; / STRI dstectéas
maronnes - Enduit a base de platre
lisze ou taloche - Enduit a base de
platre lisse cu taloche - Rez de
chaussee - Piece 13
02‘51;01 125-230524 - 3 - Parois verticales M?li‘i“",zr “"c"e_ 5"’{?"_‘9 '“"E“?‘:l MET 1/2 Calcination et &
interieuras Murs et clo'son:c i.‘:/::p‘lél;.: (Li;n;‘ Al semiour / AdKE  oague acide Sibras darmante e
maronnes - Peinture + Enduit a base {methode interne type chrysotile
de plarre lisse ou taloche - Peinture + de traitement)
Enduir a base de platre lisse ou
taloche - Rez de chaussee - Piece 15
926-01 | 126230524 - 3 - Parois verticales M";‘f“““(‘r‘,f ‘";e_ p MET 1/2 Colination et o
® interieures - M.urs et nloison.s :’;a"r;;';;) R EaUemEoUr / WenE avaque acide Eilives Wimaniade
maronnes - Peinture + Enduit a base (methods interne type chrysotile
de plamre lisse ou taloche - Peinture + de waitement)
Enduir a base de platre lisse ou
taloche - Rez2 de chaussee - Piece 14
02701 | 127-230524 - 6 - Conduits &t Wateriau semi-dur (rouge) MET 1/2 Calcination =t Fibres d'amiam= non
accesseires interieurs - Conduits de / CHeR attaque acide détectees
fluides {air, eau, vapeur, fumese, {méthode interne
echappement, autres fluides) - Mastic de traitement)
rouge - Mastic rouge - deme siage -
Combles non habitables

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.
Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District

052203 Bucarest, Romiania

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 169 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22092 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22092
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DEDO0010-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 3
Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris + sous couche de
ragréage grise hétérogéne non
séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 170 sur 266

RAAT

Rapport du : 18/06/2025 REPERACE AMIANTE
Groupe AVANT TRAVAUX
acradizat pentmi
INCERCARE
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
SR EN [SOTEC 17025:201%
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
X Préparation
Indice n° Référance Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

028-01 |128-230524 - 6 - Conduits et Malériau (rouge] en traces ; matériau MET 1/2 Caleination et Fibres d'amiartte non
accesseires interieurs - Conduits de | {iaung) , maleriau de type aluminium / WanE attaque acide détectdes
fluides {air, 2au, vapeur, fumee, (eris) {méthads interne
echappement, autres fluides) - Ruban de traitement)
adhesif argant + colle jaune - Ruban
adhesif argent + colle jaune - deme
etage - Comblas non habitables

023-01 | 129-230524 - 4 - Plafonds et faux Wateriau de type polystyrene Mar‘xc) MoLp 2/2 P Analyse réalisée ion
plafonds - Plafonds - Fanneaux type | entraces  matériau semi-dur (gris} ; / STRM conclusive
fibralit - Panneaux type fibralic - materiau semi-dur fibreux da type
Exterieur - Passage couvert bols. copeatns {marran}

028-02 [ 125230524 - 4 - Plafonds et faux Watériau de 1ype polystyrine (Blanc) MET 1/2 Calcinationat | Fibres d'amiante non
plafonds - Plafonds - Panneaux type | entraces, matériau semi-dur {gris} | / wane attaque acide détectées
fibralit - Pannaausx type fibralit - ma.ulériau sami-dur flbr:-eux de type {méthade interne
Exterieur - Passaga couvert bols,epeatnc{miaron) de traitemenit)

030-01 | 130-230524 - 1- Couvertures, Mareriai ge type peinwre (Elan) moe | 272 N

{s) P 3 matériau dur fibreux de type =
Teituras, lerrasses 2t etancheaites - fhores ciment (erls) / STRM Fibires dramiantede
Elements associes a la toiture - Cache type chrysotife
moingaux - Cache moineaux - Rez de
chausses - Pizca 58

03101 | 131-230524 - 2 - Parois verticales Materiau (pulverdent) {gris} | MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiantz non
exterieures et Facades - Menuiseries | Matériau souple de type jolnt (blanc) [+ o 0p sttaque acids deétectess
extereures - Joint de vitrage blanc - (méthude interne
Joint de vitrage blanc - Rez de de traitement)
chaussee - Plece b

032.01 |132-230524 - 2 - Parois verticales Mmér!au (pubarulent) (g_"§3 ‘ MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiarte non
exterieures et Facades - Menuiserigs | Materiau souple de type joint {blanc) / WIQE attaque acide détectéas
exteriaures - Joint de vitrage blanc - {méthode interne
Joint de vitrage blanc - Rez de de traitemen)
chaussee - Pieca b

033-01 | 133230524 - 5 - Planchers et Watériau sqnidur (blanc) ; matériau MET 1/2 Cakinationet Eibres d’amiamte:non
planchers techniques - Revetements | U igranulaire} (beige) / WaaE attaque acids detectées
de sols - Colle de carralage - colle de {mérhade interme
carrelage + ragreage - Exterieur - de traitemsnt)

Facades

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.

Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel Streat, ground floor ,5th District
052203 Bucarest, Romiania
10/11
P-R=FRMBZ20
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 171 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22093 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22093
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO011-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 3

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 2
peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108 RAAT
Repérage amiante travaux - Page 172 sur 266
Rapport du : 18/06/2025 REPERACE ANIANTE
Groupe AVANT TRAVAUX

acradizat pentmi
INCERCARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

SREN [SOIEC 17025:201%

CERTIFICAT DE ACREDITARE
L[1229
N° ce rapport d'analyse : AR-24-RB-018622-01
X Préparation
Indice n° Référance Description visuella Technigue ;
elient utilisée /| Nb prap 7 Résultats
Analysie | Nb grilles Type
culames

034-01 [134-230524 - 5 - Planchers et Watériau dur de type ciment-colle MET 1/2 Cakination et Fibres d'amiar e non

planchers technigues - Revetements | {Eanc] / wanr attaque acida détectées

de scls - Colle de carralage blanc - {méthnde inferne

Colle de carrelage blanc +ragrezage - de traitement)

Exterieur - Facades

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité autotal :
54 analyses au laboratoire dont 41 par la technique identifiée sous le terme MET et 13 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation{s) échantillon{s}

{1 Lateneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'assais ont 2t réalisées ot ont
permis de confirmer cette teneur.

(2} La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

{3) Ce résultat a ré confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

4] Un ohjet utilise lors du prélévement par I'cpérateur de repérage est presant dans I'echantillen. Celui-ci n'a pas ét2 analysé,
{5) Les fibres d‘amianta ont ét2 détectées dans |2 matériau dur de type fibres-ciment (gris]. Les autres matériaux décrits

simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d’intercontamination, le resultat d’analyse estrendu sur I'ensemble de la couche.

Autre{s) ohservationis)

{i] Ce résultar a éré confirmé par plusieurs prises d‘essais concordantes.
{ii) Latenaur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusizurs prisas d'essais ont &té raalisées at ont
permis de confirmer cette teneur,

Méthades d'analyses emplayées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Dérermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique & Lumiere Polarisée (RAOLP) rénlisée 4
portiv du Guide HSG 248 de 2621 - amnexe 2,P-W0-50P7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres a’amfante. Traitement par cafcination et par atraque acfde. Détection et identification par Microscopie
Flectronigue & Tronsmission dquipée d'un Analyseur en dispersfon d'énergfe des rayons X (MMETA) réalisde & part de fa norme : NFX
43-050 : Jufliet 2021,P-ME-50P7663 £d.1.2/08.05.2023.

Notes : iys = >
1: Les informations de tragabilit soot disponibles sur demande | || est & noter que ce rappont 2n frangais est une Vahde et autorise par:
cop e de |z version onginale du rapport 2n langue rownaine =t stockée en intemepar e (sbarstoire -7 - 5auf
informetion contraire sar ce rapcort, le [aboratoire separe I'=chantillon transmis par le demand=ur pour une
& par composam. D=5 composents decrds simultanément dans une meme prise d 'essai n'ant pas pu étre —
s pourt ‘anslyse, - 3 1 Le présent rapport mentinnne les anzlyses conclusives 2t non condusives. En effst, |=
Isborstoire met en oeavre 65 dewx t2chniques d'analyse MOCLP &t META sur tous s 2chantillons massifs
cenformement aux exigances Indiquéas dans "amété du 1er octobre 2019, - 4 : Peur la rechierche d'amy ante dans
les matériaw, |z limite de détection garantie par prise d' essai dans les matériaw (en MOLP et fou en MET] est de

0.1% en ma: 5 : "Fibres d'amiznte non détectées" au MDLP, signifie gue 1z couche peut renfermier une tensur

inférieurs 3z limte de détection garamie de fibre d'smizntz optiquement observsble. Pour #tre optiguement Vicentiu Stoica
obseryakd fitre dat avoir un diametre suparieur a 0,2 um. "Fibr=s d'amiznte non détectées' zu MET signifie Tehnickn |aborator CRC 007
e b renfermer uneteneur irférieure a la limite de détection garsnti= d= fired'amiznt=. - 5

portée d'accraditztion du lzborstoire est iSferencee saus len® U 1225 et eat disponible sur https /fvoww.renar o/
- 71 Le pred evement releve de i e il e ducliznt, - 82 Analyse realisés dans (2 cadme des tedtes
reglementairas suivants : 7,
2011-629 du 2 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2013 {JORF n"0245du 20 ortobra 2019 texte n® 18] modifie par
I'Arrété du 26 décombre 2019, ArEts du 25 (Ul 2t 2022 (JURR n°0232 du 12 cctobre 2022, tete n‘10].-9 < Le
rapport st dtatli dans le cadee da cas Ldei’article 6 de "arrété du Ter octobre 2013 & savair |z détection et
I"dentificaticn d’armiante delbérément 2jouté dans les matérizux et produits menufacturés,

.a reproduction de ce document n'est autorises que sous s=forme intégrale. || comperte 11 page(s). Le présent impport ne concerne que l2s objats soumis & I'essai tels qulils ent &té regus au
laborstoire. Les essais identifiss parle symbole * ne sont pasinclus dans |z partée d'accréditatian.

Eurofins Asbestos Testing Roma nia S.R.L.
& Preciziel streat, ground flocr ,5th District
052203 Bucarest, Romiania

11/11
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 173 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT.-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22094 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22094
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO012-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 3
Description ITGA IEnduit platreux blanc /7 Carton / Matériau platreux beige en faible quantité / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc * carton non META le 18/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 1
séparable + matériau platreux beige en
faible quantité non séparable +
peinture non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
t}ﬁ 1( ‘?L-’ -
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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Groupe

8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108
Repérage amiante travaux - Page 174 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

7 Aue Charles Jourde de s
Accréditation n® 1-6090 Cﬂfrﬂ‘
23200 BREST & L
Tel : 0230221209 m
www.itga.fr L ST
9 Portée dispenible 7,
s www.eofractr A ESSAIS
Made in France
Laesrticitation o COFRAG ottt de la tampétencs des lonarnioires pour Ies ceuls essais couverts e I'aoeréd 8 1on qui sont dentities por 1@ syrbale © r
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1 T3825-1870 EN DATE DU 10/08/2025
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Co rappart ne concerme que les ecislifons sounms & J'analyse tels qu'is cnl &6 recus au izbaralore.
Lejaboratare nest pas responssble des données fowmues par e ciend qu sonl Smp retran, &l it comme telles
Qient ADX CROUPE ket Commande ITGA 1T3825-1870
PARC ST AIACRE
53200 CHATEAL-GONTIER Rt Commande lient MAZSOEDBI10B 2025 08 05 1709 0111
Prélgvement(s) .  Regu au laborstorele | 06/05/2028
Préparation(s) . Efectuge de fagon a étre représentative de I'echantillon corfoemenert a |'anété du ter odobre 2018
T Frur une snalys= au Microstope Optique a Lumiérs Polarisée {MCLP) : Frelévement et moniage adapte sur lame de micros=opiz
- Pour une analys2 au Micressop2 Becironicus & Transmission Anslytique (META} en fonction ¢e la nature de |a prise dessai ©
(A - Traiteman: méangue en milisu agasux
(B} - Traitement chimique et mésanique au chinroforme
Technique(s) - Micro=ropia Optique a Lumiére Polarisée (parti=s partinentes de Iz narme NF 180 22262-1} © [Uorpholgie et critéres opliques
Analytiqus(s) La d&ewion de fibras d'amiante optiquement obaaryablas est gerantie 5 1a teneur est sapérieura oy égale 8 0,1 % en masae.
- Micro=copiz Becironigue & Transmiszion Anclytique (parties pertinentes de la norm e NF X 42-05)) © Morphcoiogie, EDX et dffraction
ou  dlectronique
La détection de fibres d'amiants se garartie &ila tenew es! cupdrisure o Sgale 2 0,1 % sn macss.
Résaltal(s) .
Ref dossier client R échartillon ITGA Fraciion analyséo Technique analytigue Résultat / Variote Elemants
Ref echartillon client Description ITGA (Méthods de préparation d'amiante analytiques
=i date d analysa}

P11 |MAZEDEOBT10B - B e ITIBZS06-418 . Papier peint non META (&) e 10/D5/2025 Frésence oe fibres Aateas fibres
de laiguillon 22350 Pspier peint ! séparable + Nombre de préparations : d'amante {1}/ inhalables
LANNIDN |Peinture / Feinture non 4 Chrysatle distinguéss par M.
P135 - Tapissana « séparable + Nombre de supports @)
Endutt e jor it niemeant Enduit P'ﬁ"’_BUX Endut plétreux d'snalyss B Aralyste | BEG
+|::de2;m;2§:i de blanc / Papier / Ksnaian (5}

P o {Matériau séparabile +
Fizce 27 ~
platreux blanc Papier ncn
avec couche séparabie +
cartonnés Mt Eriau
pl2treux blanc
avec couche
cartonnée nen
séparable
La reprocuction de 2 rapport n'ast Autorisge que sous saforme int&grale | ce rapport N2 droit pas &re reproduit partiellement s2ns I'approdaticn du
Iaboratoire.
Sauf d2mande particaliere e ecrite du diznt, les échantilons sere cons2rvés pendant & meis et les rapports pendant 10 ans.
DTA 16407 rev 18 Pege 114
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 175 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22095 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22095
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD013-160117 - Colles carrelages - Rez de chaussee - Piece 4

Description ITGA ICoIle grise / Matériau gris en vrac hétérogéne / Joint cassant gris / Carrelage |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
> Colle grise + matériau gris en vrac META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
hétérogéne non séparable + joint
cassant gris non séparable + carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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Groupe

8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 176 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T3825-1870 EN DATE DU 10/06/2025
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

R dossier client ¢ Fef Santilon TG Fraction analyzée Technique analytique Rasultat # Varigte Elemants
Réf echartillon client Description ITGA {I4éthode de préparation demante analytinues
o1 date danalysa}
2 |MA2505081108 - 8 e 1T282506-419 . Papier peint non NMETA (A) le 10/06/2028 Présence ¢ fibres
de laiguillon 22300 Papier peim / séparahle + Nombre de préparations : d'amizrte / Analysie AN
LANNION ¢ Peinture non 1 Chrysotile (5)
. Peinture /
F138 - Tapissane + e séparable + Numbre de supports
Enclut ci2 jou nt iement Matériau Vo Arinii dlanalyss - 2
+, :;daz:m;:;a;uei ds platraux blan’c'l plEireux bianc
F R Papier / Netariau nen séparable +
Fizce 27 5
platraux blanc Papier ncn
avec coucha séparable +
cartonnée MatEriau
pl2treux blanc
avec couche
cartonnée non
séparable
3 |MAZ50EDB1108 - B me IT282506-420 Papier peint non META (A) le 100672025 Amiante non détede Autres fibres
e Imiguilion 22300 lPapier peinl / séparable + Nombre de préparations 2y - inhalables
LANNION 5 - Peinture non 2 distinguess par i
P137 - Ciepi + Enciuit Panlnture/ Enduit séparable + Nombre de supports (3}
do jointoioment + plEta tlangid Endut platren dianalyss . 4 Aralyste - BEG
Bands « plagues ds Papier / Matoriau bisno-nan (5)
platre - 2eme stage - plétreux blarnc séparable +
Fisce 26
avec couche Pzpier ncn
carlonnes séparable +
Matériau
pl&treux blanc
EVEC Couche
cartonnée non
séparable
4 |IMAZE05081108 - B rue ITaBZ506-421 | Peinture nen META (8) s 10/D5/2026 Amiants nen détsd e fatros fibres
e [Riguillon 22300 |Peinture / séparabfe + Nombre de praparations ¢ [2p4 - inhalables
LANNIDN 3 Endut plétreux 2 digtinguéss par M.
F138 - Grep) ~ Encluit Enduit plmr.wx blanc non Nombre de supports {3)
e jnintoiament + blanc / Papier ¢ séparable + d'analyss - 4 Analysis | AN
Eande - zzuaq:esde |Matériau Papiecnion (5
plstigneameeinpes platreux blanc PRl
Fisce 27 R
avec couche Matériau
cartonnée platreux blanc
avec couche
cartonnée non
séparable
5 |MA2505081108 - B rue IT282506-422 Papier peint non META (A) le 10/06/2025 Présence oe fibras
e [Riguillon 22300 thier peinl / séparzable + Nombre de préparations d'amiante / Aralysts - EEG
LANNIDN S |Point ; Printure non 1 Chrysntile (5}
P13 - Tapigsaria + “_ \ro séparzble + Nombre de supporis
En;:'n dejol ;\tniemem Enduit plﬁtr.eux Enduit pléireus danalyss : 2
+l hneb; paqtu@ da blanc./ Papier / biane:han
o S et {Matériau séparable +
Fisce 28
plétreux blanc Papier ncn
avec couche séparable +
cartonnés Matériau
pl&treux blanc
AVEC couche
cartennée nen
séparable
La reprocuction de 2 rapport n'ast Autorisge que sous saforme int&grale | ce rapport N2 droit pas &re reproduit partiellement s2ns I'approdaticn du
Iaboratoire.
Sauf d2mande particaliere e ecrite du diznt, les échantilons sere cons2rvés pendant & meis et les rapports pendant 10 ans.
DTA 16407 rev 18 Poge 24

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 177 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINI:-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22096 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22096
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0014-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogéne / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 1
matériau gris en vrac hétérogéne non
séparable + peinture non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
t}ﬁ 1( ‘?L-’ -
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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Groupe

8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108

Repérage amiante travaux - Page 178 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T3825-1870 EN DATE DU 10/06/2025
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Rof dossier client ¢ P schantillon ITCA : Fraciion analyzée Teshnique analytique Résultat / Variete Elemants
Ref echartillon clier Description ITGA (l4éthede de préparation demane analytiques
o1 date danalysa}
§ |IMA2505031108 - 8 e 1T282506-423 . Papier peint non META (A) le 10/08/2025 Présence e fibres
de laiguillon 22300 Papier peint / séparahle + Nombre de préparations : d'amizrte / Aralysta © BEG
ﬂ? |0{T\”' |Peinture en Peinture en ! e )
% apissane + il tira faible quantité Nombre de aupports
enduits 2 base des ar e'ql-“.“ ite non séparabe + d'analys= - 2
;l:::z-;ame stage - / Enduit platraux Endut platreux
blanc blang
7 |MA2505081108 - 8 e 1T282506-424 Pzpier peint non META (A) le 10/06/2025 Présence ¢ fibres
e laiguillon 22300 Papiel peinl / séparable + Nombre de préparations o'ami=nte / Aralyste © BEG
LANNION/ Peintures Pointures 1 Chrysotile (5}
Pi41 - Copl + sncuits 23 multines non Nombre de supports
a bzse des platrs - Rz m‘-l"lPhS/ séparzble + d'zralyss 2
do chausses - Piece 4 Enduit platreux Endut pltreux
blanc plang
B |MMA2505081108 - B e I T282506-425 . Moquette grise META (B) le D5/08/2025 Amiaris ren détede
e Iaiguilion 22300 |Moquente grim AVEC Couche Nomkbre de praparations (244 - Ardysts | EEG
LANIIDN bitumineuss 1
F142 - Dalles avec couche Nombre de supparts
moguettes aves bitumineuse danalyss - 2
enre-couehe noire -
Rez ¢o chavepss -
5
3 |MA2505031108 - B rue IT38Z506-426 Endut compact META (A) le 10/06/2025 Amianta nen détade
e |aiguilion 22300 Enduit compact aris hétérogéne Nombre de préparations 2y - Analysta - LUMS
LANNIDN# G 1
P143 - Encluit a bass gris hsterogene ! Nombre de supports
de ciment isse ou Ruban adhesif d'znalyss . 2
taloche - Pez o |gris
chausses - Piece 58
10 |IMA2505081108 - B e 1 T282506-427 - Peinture non META () le 10708/2025 Amiants non détsds
tl;\;:i:;;i\l:un 220 Beinture ¢ Enduit séparable + Nombre de ;:réualahms 2/ - Analysts | UMS
I 7 )
F144 - Peinture + compact gns En<dJ‘ o Nombre de supports @
5 gris hétérogene
enduits 2 hasa de héterogéne f d'analys= - 2
cimert - Rez de Ruban adhésif
chausses - Pieca 55 ris
11 [A2EDSIBTIDE - B e FEDB-JEB 2 Peintures META (A) le 10/D5/2025 Amianie nen datede
e [miguillon 22320 Peintures multiples non Nombre de préparations 2vf - Anzlyste | UMS
LANRION s 1 4
F145 - Enciuit o2 mu"'ples / S;.zi:ftg;.:eux Nombre de supporta @
jointismant « Bando Enduit platreux RS danalyss . 2
+ plaguss da platre - beige en viac / fon sépsrable
Rez dle chaugens - Ruban adhésif
Pizce 58
ris
12 |MA2505031108 - 8 ue 1T282506-429 . Matériau WETA (A) le 10/08/2025 Amiante nen déladé
de [aiguillon 22300 Matériau compad gns Nombre de préparations : 24 s - Analyste - UMS
LANNIDN ’ o 1
P146 - Dalle beion - compact gris e Nombre de supports
Hez de chausses - héte’rogéne d'analys= - 2
Fiace 53
12 |MAZEDSI81108 - B e I T282506-430 . Peinture non META (A} le D5/08/2025 Amiants non délsde Aatroc fibres
t{:\l}:i]gl;i:nn 2000 Beinture / Enduit séparable + Nomkbre cle :répamtlms J 2y - Inhalables
s e dislingueéss par M.
F147 - Painture + pIﬁtreux blanc :‘:::t pRER Nombre de supports ¥ (3 e
Endut e jor ntoiement d'analysz - 2 Aralyste | EEG
+ Bance + plagues de {5}
platra - Rez g2
chaussea - Pieca 5%
La reprocuction de 2 rapport n'ast Autorisge que sous saforme int&grale | ce rapport N2 droit pas &re reproduit partiellement s2ns I'approdaticn du
Iaboratoire.
Sauf d2mande particaliere e ecrite du diznt, les échantilons sere cons2rvés pendant & meis et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164071 rev 18 Pege 3(4

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 179 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° ITO71701-22097 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22097
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0015-160117 - Bandes placo - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA Matériau platreux blanc en vrac / Papier |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
papier non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 179/ 272



8 rue de l'aiguillon
N° de dossier : MA2505081108 RAAT
X Repérage amiante travaux - Page 180 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

REPERAGE AMIANTE

Groupe . i

RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T3825-1870 EN DATE DU 10/06/2025
RECHERCHE ET | DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Rof dossier client ¢ P schantillon ITCA : Fraction analyage Teshnique analytique Résultat / Variste Elements
Réf echarillon client Description ITGA {Iéthode de préparation d'smiante analytinues
ot date danalyss}
b 14 |IMA2505051108 - 8 e IT282506-431 . Matériau NMETA (B) le 05/06/2028 Amiante nen détsté
m;?;\lm?ﬂ 22300 |Matériau hitumineux nair hombre de D1réua'alimSI 24/ - Aralysta © BEG
bitumineux roir avec gravilons,
Fi48 - Parfie plane . ot aluminium Numbre de supports
revetement btuminaux avec gravillons et B i) d'analyss - 2
(bandes, 95} - aluminium avec tale et
Ezt - Toit il 3
cilodalinnds couche en toile poussidres
et poussisres
(1) Seules queloquesfiores d'amianiz ont ate datzgess

(2} Aucune fibre d'amiznte n's 212 detertes, |'echantilicn pbjst e l'2ssal paut eventuellamens rerfermer une tenzur en fibre d' amiarte infeneure 8 |2 imite o2 d2tedion

(3) D'autres fibres minerales susteptibles ¢'éire inbalees (dom e largeur e infériewe a3 pm) ont été déteoass. Cas fibres ont pu Sre dfférenniées de fibres d'smianie via
lescritres didzniification reportés dans les données aralytiques (M : kbrphologie / D: Diffraction elexrenique / A Analyse EDX}

(4) Pow les couchas receptionnées en vrac e identifiees comme 12lles, la limite de cétection 23t garantis uniquement sur la prize d'es3ai 21 non par couche.

(5) Pour let: couches non-séparables et identifidss comme telles, la imite de détsclicn o<t garantie ar la priss d'essal. La limite de ¢itecticn est garantis sur chagas couche si
|z prisa d'essal contisnt au plus 2 cowches sn quant 6 suffisanie pour analyse.

Les couches fonmali sdse en grasdans |a description | TGA ont 416 identifides par le laboraioirs alors gu'slles n'avaient pas 516 cictinguées par le clienl. S les couches &aisnt
=usoephibles de content ds 'amiants par nature &les ont fait l'obpet dune anzlyse.

Dane | cas d'une demande d'znalyss de cowchel =) speahquels), ssules les coudhes ron distinguables 2 l'oeil nu par le chert, ort &é analvsees.

Validé par - Hine GARNIER Andysts

La reprocuction de 2 rapport n'ast Autorisge que sous saforme int&grale | ce rapport N2 droit pas &re reproduit partiellement s2ns I'approdaticn du
laborgiore.

Sauf d2mande particaliere e ecrite du diznt, les échantilons sere cons2rvés pendant & meis et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164071 rev 18 Pege 44

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 181 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22098 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22098
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO0016-160117 - Panneaux et plaques - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA IMatériau fibreux marron avec poussiéres / Matériau platreux blanc en faible quantité |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau fibreux marron avec META le 18/01/2017 Amiante hon détecté 1
poussiéres + matériau platreux blanc
en faible quantité non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 182 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNlt-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22099 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22099
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO017-160117 - Protections en platre - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA Matériau platreux blanc en vrac avec fibres |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Matériau platreux blanc en vrac avec META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
fibres
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22100 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22100
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO018-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA IEnduit platreux blanc / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc + peinture META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._,, / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22101 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22101
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0019-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 4
Description ITGA I Enduit platreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc en vrac + toile META le 18/01/2017 Amiante non détecté 2
fibreuse blanche non séparable +
peinture non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
A o0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22102 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22102
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DEDOO20-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 6
Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris en vrac / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris + sous couche de
ragréage blanche non séparable +
matériau gris en vrac non séparable +
peinture non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
t}ﬁ 1( ‘?L-’ -
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 185/ 272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 186 sur 266
Rapport du : 18/06/2025
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22103 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22103
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0021-160117 - Panneaux et plaques - Rez de chaussee - Piece é
Description ITGA IMatériau fibreux beige / Peinture blanche |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
N Matériau fibreux beige + peinture MOLP I 18/01/2017 Amiante non détecté 2
blanche non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22104 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22104
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD022-160117 - Les en materiau plastiquetragreage - Rez de chaussee - Piece 7

Description ITGA IRevétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement souple gris + colle META le 18/01/2017 Amiante hon détecté 1
polymeére jaune non séparable +
raEréage gris

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22105 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22105
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0023-160117 - Les en materiau plastiquetragreage - Rez de chaussee - Piece 8

Description ITGA Revétement scuple bleu / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise / Peinture
/ Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}

Résultat :

Technigue analytique Résultat TyPe ‘Nb de.z
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement souple bleu + colle META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
polymeére jaune non séparable +
ragréage rose + sous couche de
ragréage grise + peinture non
séparable + colle grise non séparable +
joint cassant gris non séparable +
carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste - {
f

q}

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22106 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22106
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0024-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 8
Description ITGA I Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 1
peintures multiples non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
t}ﬁ 1( ‘?L-’ -
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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7 -
35768 SAINT-GREGOIRE CEREX Accréditation né 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22107 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22107
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED0025-160117 - Pare-vapeur - Rez de chaussee - Piece 8

Description ITGA I Matériau fibreux noir avec poussiéres |
Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP} : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META] : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthede interne T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique & Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
- Microscope Electronique a Transmission Analytique {parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
= R Techni lyti T N
Fraction Analysée k- o Résultat 3 y?e L d?
et date d'analyse damiante préparations
»  Matériau fibreux noir avec poussieres MOLP le 17/01/2017 Amiante non détecté 2
Analyze confimée 3 META
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; &\ {
L ‘/
—_—\V jf <? (0 "
<X ,

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
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35768 SAINT-GREGOIRE CEREX Accréditation né 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22108 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22108
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED0026-160117 - Isolant sur faux plafond - Rez de chaussee - Piece 8

Description ITGA IMatériau fibreux jaune avec poussiéres |
Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP} : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META] : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthede interne T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique & Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
- Microscope Electronique a Transmission Analytique {parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
= R Techni lyti T N
Fraction Analysée k- o Résultat 3 y?e L d?
et date d'analyse damiante préparations
> Matériau fibreux jaune avec MOLP le 18/01/2017 Amiarite non détecté 2
% Anitywe confimée u META
poussiéres
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; &\ {
L ‘/
—_—\V jf <? (0 "
<X ,
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22109 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22109
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED0027-160117 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Piece 10

Description ITGA ICoIle beige avec couche en papier / Couche platreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

couche platreuse blanche non
séparable + peintures multiples non
séparable + carrelage

Fraction Analysée Techniqpn:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle beige avec couche en papier + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste 2

|

q}

(

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22110 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22110
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0028-160117 - Conduit - Rez de chaussee - local sous escalier
Description ITGA IMatériau compact gris avec fibres visibles |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
» Matériau compact gris avec fibres MOLP le 18/01/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile 2
visibles
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22111 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22111
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0029-160117 - Ragreage+colle carrelagetragreage - 1er etage - Piece 16
Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris / Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

ragréage gris non séparable + colle
grise + joint cassant gris non séparable

+ carrelage
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
f
CAV
0N -

X '
L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22112 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22112
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DEDOO30-160117 - Enduits a base de platre - 1er etage - Piece 16
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 1
peinture non séparable + papier peint
non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._,, / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22113 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22113
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillen DEDO031-160117 - Enduits a base de platre - 1er etage - Piece 16

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Carton / Matériau platreux beige / Papier peint / Peinture

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

non séparable + matériau platreux
beige non séparable + papier peint non
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée Techniqpn:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc en vrac + carton META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste 2

|

q}

(

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32

Page1/1

SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 196 / 272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 197 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22114 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22114
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0032-160117 - Panneaux et plaques - 1er etage - Piece 16
Description ITGA IMatériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche / Peinture blanche |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau fibreux jaune + couche META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
fibreuse blanche non séparable +
peinture blanche non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
A o0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22115 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22115
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DED0033-160117 - Les en materiau plastique - 1er etage - Piece 17
Description ITGA IRevétement souple rouge / Colle polymére jaune / Ragréage gris |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Revétement souple rouge + colle META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
polymeére jaune non séparable +
raEréage gris
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22116 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22116
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0034-160117 - Colle de carrelage - 1er etage - Piece 17
Description ITGA ICoIle beige / Couche plitreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
» Colle beige + couche platreuse blanche META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
+ peintures multiples non séparable +
carrelage
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22117 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22117
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDD035-160117 - Ragreage - 1er etage - Piece 20
Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 201 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22118 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22118
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO036-160117 - Enduits a base de platre - 1er etage - Piece 18

Description ITGA IEnduit platreux blanc / Peintures multiples |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc + peintures META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
multiples non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 202 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22119 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22119
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD037-160117 - Ragreage - 2eme etage - Piece 23

Description ITGA ICoIle polymére jaune en faible quantité / Ragréage gris |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Colle polymére jaune en faible META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
quantité non séparable + ragréage gris

Fraction Analysée

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 203 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22120 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22120
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0038-160117 - Enduits a base de platre - 2eme etage - Piece 23
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier peint |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc en vrac + carton META le 18/01/2017 Amiante non détecté 2
non séparable + peinture non
séparable + papier peint non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
A o0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 204 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
7 -
35768 SAINT-GREGOIRE CEREX Accréditation né 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22121 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4329
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22121
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DEDD0O39-160117 - Enduits a base de platre ou ciment cu autres, projetes, lisses ou taloches - 2eme
etage - Piece 23
I Description ITGA |Enduit platreux blanc en vrac 7 Peinture / Papier peint |
Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Ty!)e Nb dg
et date d'analyse d'amiante préparations
» Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile 1
peinture non séparable + papier peint
non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ( &\ ({
— 1( ‘?.,L-’ -
- ' €4 >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 205 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22122 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22122
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO04D-160117 - Panneaux et plaques - 2eme etage - Piece 23
Description ITGA IMatériau fibreux beige / Peinture blanche |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
N Matériau fibreux beige + peinture MOLP I 18/01/2017 Amiante non détecté 2
blanche non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 206 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22123 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22123
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDDO041-160117 - Colles carrelage - 2eme etage - Piece 24

Description ITGA ICoIle grise / Matériau gris hétérogéne / Joint cassant gris / Carrelage |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise + matériau gris hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
nen séparable + joint cassant gris non
séparable + carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 207 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNlt-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22124 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22124
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DED0042-160117 - Colle de carrelage - 2eme etage - Piece 24
Description ITGA ICoIle grise / Couche platreuse blanche / Peintures multiples / Joint cassant gris / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise + couche platreuse blanche META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

non séparable + peintures multiples
non séparable + joint cassant gris non

séparable + carrelage
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
/
CAV
N -

X '
L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 208 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22125 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22125
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD043-160117 - Colle de carrelage - 2eme etage - Piece 24

Description ITGA ICoIle beige / Peinture / Couche platreuse blanche / Carrelage |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle beige + peinture non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
couche platreuse blanche non
séparable + carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 209 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22126 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22126
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO044-160117 - Enduits a base de platre - 2eme etage - Piece 24

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 1
peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ ({
CA L/
Aebae
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell sl du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22127 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22127
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDDO045-160117 - Les en moquette - 2eme etage - Piece 32

Description ITGA IMoquette grise avec couche souple / Colle polymeére jaune avec couche en mousse |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Moquette grise avec couche souple + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
colle polymére jaune avec couche en
mousse

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 211 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22128 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22128
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO046-160117 - Les en materiau plastique - 2eme etage - Piece 32
Description ITGA IRevétement souple jaune / Colle polymére jaune / Ragréage gris |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement scuple jaune + colle META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
polymeére jaune non séparable +
raEréage gris
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
L'& :{ € O (0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 211 /272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 212 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22129 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4329

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22129
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDO047-160117 - Colles carrelages - 2eme etage - Piece 32

Description ITGA ICoIle grise / Matériau gris hétérogéne / Joint cassant gris / Carrelage |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise + matériau gris hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
nen séparable + joint cassant gris non
séparable + carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 213 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
.- Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22130 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22130
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO048-160117 - Enduits a base de platre - 2eme etage - Piece 23
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Papier peint |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc en vrac + papier META le 18/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 1
peint non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste ; & \ {
f
< ‘Li / j 1 J it 5%
- ' L 2% & >
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 214 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22131 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22131
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0049-160117 - Panneaux et plaques - 2eme etage - Piece 25
Description ITGA IMatériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche / Peinture blanche |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau fibreux jaune + couche META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
fibreuse blanche non séparable +
peinture blanche non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
A o0
=) ._', / { 5
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22132 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22132
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDOOS0-160117 - Panneaux et plaques - 2eme etage - Piece 26
Description ITGA Matériau fibreux beige avec poussiéres / Peinture blanche / Matériau platreux blanc en faible quantité |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
N Matériau fibreux beige avec META le 18/01/2017 Amiante non détecté 2

poussiéres + peinture blanche non
séparable + matériau platreux blanc en

faible quantité non séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
/
CAV
N -

X '
L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22354 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : ITO717-432%
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22354
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO005-160117 - Joint de fenetre - Rez de chaussee - Entree
Description ITGA Matériau souple noir / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Matériau souple noir + peinture non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable
Validé par : Gwénols HELIAS - Analyste 9\ {
ALY
— \ VeV (A <
i& l
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22368 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22348
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DED0051-160117 - Enduits a base de platre - 2eme etage - Piece 25

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22369 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22369
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD0S52-160117 - Les en moquette - 3eme etage - Piece 33

Description ITGA IMoquette grise avec couche scuple / Colle polymére jaune / Ragréage gris en faible quantité |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Moguette grise avec couche souple + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
colle polymére jaune non séparable +
ragréage gris en faible quantité

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° ITO71701-22370 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22370
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED00S53-160117 - Colles carrelage - 3eme etage - Piece 33
Description ITGA ICoIle grise hétérogéne / Joint cassant gris / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise hétérogéne + joint cassant META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
gris + carrelage
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22371 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22371
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO054-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piace 33

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22372 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22372
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DED0055-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piece 33

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
7 -
35768 SAINT-GREGOIRE CEREX Accréditation né 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iis par le symboie 1 P

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22373 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22373
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED00S56-160117 - Les en materiau plastique - 3eme etage - Piece 34

Description ITGA IRevétement souple bleu / Colle polymeére jaune / Ragréage gris avec fibres

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique :'nalyt:que Résultat 'Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement souple bleu + colle META le 18/01/2017 Amiante hon détecté 1
polymeére jaune non séparable +
ragréage gris avec fibres
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) X k/ —
( / /VVZ 55 /
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8

Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32

Page1/1

SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n® 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 222/ 272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 223 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22374 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22374
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO057-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piece 34

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22375 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22375
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDDOS58-160117 - Colles carrelages - 3eme etage - Piece 35
Description ITGA ICoIle grise hétérogéne / Joint cassant gris / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise hétérogéne + joint cassant META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
gris + carrelage
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22376 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22376
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD059-160117 - Colle de carrelage - 3eme etage - Piece 35

Description ITGA ICoIle grise / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
N Colle grise + joint cassant gris + META le 19/01/2017 Amiante non détecté 2
peinture + carrelage

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22377 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22377
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO0ED-160117 - Colle de carrelage - 3eme etage - Piece 36
Description ITGA ICoIle grise / Peinture / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Colle grise + peinture + carrelage META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22378 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22378
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDO061-160117 - Les en materiau plastique - 3eme etage - Piece 38

Description ITGA Revétement scuple beige / Colle polymeére jaune avec poussiéres |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Revétement souple beige + colle META le 19/01/2017 Amiante non détecté 2
polymére jaune avec poussiéres

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22379 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22379
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDD062-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piece 38

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Papier peint |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + papier peint non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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X Repérage amiante travaux - Page 229 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22380 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22380
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDD063-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piece 45

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 2
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 230 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22381 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22381
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO0064-160117 - Les en materiau plastique - 3eme etage - Piece 46
Description ITGA IRevétement souple beige / Colle polymére jaune en faible quantité (i} |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Revétement souple beige + colle META le 19/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 3
polymére jaune en faible quantité non
séparable
(i) La totadité de la matiére constituant cette couchea été utilisée pour analyse
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 231 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22382 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22382
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DED0065-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piece 46

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Papier peint |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + papier peint non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 232 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22383 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22383
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDD066-160117 - Colle de carrelage - 3eme etage - Piece 46
Description ITGA ICoIle beige / Couche plitreuse blanche / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Colle beige + couche platreuse blanche META le 18/01/2017 Présence defibres damiante Chrysotile 1
non séparable
> Carrelage META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 233 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22384 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22384
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO067-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piace 46

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 234 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22385 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22385
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDO068-160117 - Ragreage - 3eme etage - Piece 48

Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 235 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22386 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22386
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO069-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piace 48

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Carton |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + carton non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 236 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22387 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22387
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DEDO070-160117 - Enduits a base de platre - 3eme etage - Piace 48
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Carton / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + carton non séparable +
peinture non séparable
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 237 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22388 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22388
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDD071-160117 - Ragreage - 3eme etage - Piece 49
Description ITGA IRagréage gris en vrac hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Ragréage gris en vrac hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 238 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22389 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22389
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDD072-160117 - Ragreage - 3eme etage - Piece 52
Description ITGA IRagréage gris hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Ragréage gris hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNlt-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22390 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22390
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDDO073-160117 - Isolant - 3eme etage - Piece 52
Description ITGA Matériau fibreux vert / Papier bitumé |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Matériau fibreux vert + papier bitumé META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
non séparable
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22391 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22391
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0074-160117 - Conduit - 3eme etage - Piece 52
Description ITGA Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
N Fibrociment gris en vrac avec fibres MOLP le 18/01/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile 2
visibles non séparable + peinture non
séparable
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22392 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22392
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD075-160117 - Calorifugeage - 3eme etage - Piece 53

Description ITGA Matériau fibreux marron / Matériau en liege beige et noir |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau fibreux marron + matériau en META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
liége beige et noir non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Accréditation n® 1-5967

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22393 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22393
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillen DEDOO76-160117 - Isolant - 4eme etage - Combles non habitables

Description ITGA Matériau fibreux beige avec poussiéres / Matériau cartonné avec couche bitumineuse / Matériau fibreux

vert en faible quantité

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}
Résultat :

Fraction Analysée Tochnigus analyfique Résultat TYPE ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau fibreux beige avec META le 18/01/2017 Amiante non détecté 2

poussiéres + matériau cartonné avec
couche bitumineuse non séparable +
matériau fibreux vert en faible
quantité non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | dul LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22394 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22394
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDDO77-160117 - Les en materiau plastique - Rez de chaussee - Piece 54

Description ITGA IRevétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement souple gris + colle META le 18/01/2017 Amiante hon détecté 1
polymeére jaune non séparable +
raEréage gris

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | od o ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22395 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22395
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDOO78-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 54

Description ITGA I Enduit platreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
> Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + toile fibreuse blanche non
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22396 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-223%96
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO079-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 54

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Carton |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + carton non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22397 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22397
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO080-160117 - Dalles plastiquestcolle tragreage - Rez de chaussee - Piece 55

Description ITGA Revétement cassant bleu / Colle polymére jaune / Revétement cassant beige / Colle polymére jaune /
Ragréage gris

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}

Résultat :

Technigue analytique Résultat TyPe ‘Nb de.z
et date d'analyse d'amiante préparations
» Revétement cassant bleu + colle META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
polymére jaune + revétement cassant
beige + colle polymére jaune non
séparable + ragréage gris

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | dul LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 246 / 272



8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 247 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41
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wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22398 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22398
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDOO8B1-160117 - Enduits a base de platre ou ciment - Rez de chaussee - Piece 55

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 3
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 247/ 272



8 rue de l'aiguillon
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22399 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22399
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDO08B2-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 55

Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac non META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 249 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Accréditation n® 1-5967

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22400 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22400
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0083-160117 - Les en materiau plastiquetcolletragreage - Rez de chaussee - Piece 56
Description ITGA Revétement scuple gris / Colle bitumineuse neire / Colle polymére jaune / Ragréage gris / Sous couche de
ragréage blanche
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}
Résultat :
Fraction Analysée Tochnigus analyfique Résultat TYPE ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
> Revétement souple gris META le 18/01/2017 Aniante non détecté 2
»  Colle bitumineuse noire non séparable META le 18/01/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile 1
+ colle polymére jaune non séparable +
ragréage gris + sous couche de
ragréage blanche non séparable
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8

Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
7 -
35768 SAlNli GREGOIRE CEDEX Accréditation né 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22401 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22401
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED0084-160117 - Panneaux et plaques - Rez de chaussee - Piece 56

Description ITGA Matériau fibreux marron / Peinture blanche |
Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP} : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META] : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthede interne T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique & Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
- Microscope Electronique a Transmission Analytique {parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Tedmique snalyfiqoe Résultat 'Ty?e AL d?
et date d'analyse damiante préparations
» Matériau fibreux marron non séparable MOLP le 17/01/2017 s A:'"’i:"‘esg;d“e“é 2
+ peinture blanche non séparable adyze confimhée su

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 251 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22402 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22402
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DED008S5-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 57
Description ITGA IRagréage gris en vrac hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Ragréage gris en vrac hétérogéne META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 252 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22403 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22403
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DED0086-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 58
Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris hétérogéne |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris hétérogéne
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 253 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘o’rﬂ‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22404 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22404
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO08B7-160117 - Fibres-ciment - Rez de chaussee - Piece 58
Description ITGA I Fibrociment gris avec fibres visibles |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 18/01/2017 Frésence defibres damiante Chrysotile 2
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22405 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22405
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillen DED00BB-160117 - Plaques en fibres-ciment - Rez de chaussee - Piece 58
Description ITGA I Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
»  Fibrociment gris scus forme de plague MOLP le 18/01/2017 Présence de flbres damiante Chrysotile 2
avec fibres visibles
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEREX

Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22406 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22406
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DED008Y-160117 - Ragreage - Rez de chaussee - Piece 59

Description ITGA ICoIle polymére jaune / Ragréage gris |

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 %
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
ragréage gris non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° ITO71701-22407 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22407
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO090-160117 - Enduits a base de ciment - Rez de chaussee - Piece 59
Description ITGA I Enduit gris en vrac hétérogéne / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit gris en wac hétérogéne + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
peinture
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 257 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22408 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22408
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0091-160117 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Piece 59
Description ITGA ICoIle blanche / Carrelage |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Colle blanche + carrelage META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 258 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
# Accréditation n 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22409 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22409
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0092-160117 - Enduits a base de platre - Rez de chaussee - Piece 59
Description ITGA IEnduit platreux blanc en vrac / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit platreux blanc en vrac + META le 18/01/2017 Amiante non détecté - 1
peinture
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 259 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22410 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22410
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0093-160117 - Enduits a base de ciment - Rez de chaussee - Piece 60
Description ITGA I Enduit compact gris / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit compact gris + peinture META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 260 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNli-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22411 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22411
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0094-160117 - Enduits a base de ciment - Rez de chaussee - Piece 60
Description ITGA I Enduit gris en vrac hétérogéne / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit gris en wac hétérogéne + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
peinture
Validé par : Benjamin Regent - Analyste .
1 r iR k,; —
( / /"// y
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s du lab L8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 184 rey 12 Page1/1
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8 rue de l'aiguillon

N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 261 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAILS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22412 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22412
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DED0095-160117 - Enduits a base de ciment - Exterieur - Facades
Description ITGA IEnduit gris en vrac / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat ,Ty?e B d‘,’
et date d'analyse d'amiante préparations
N Enduit gris en vrac + peinture META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS w° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o o ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22413 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

cofrac
Accréditation n® 1-5967

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22413
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillon DEDD0%6-160117 - Complexe asphalte - Exterieur - Toiture

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec fibres |

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique A Type Nbde
Résultat 5 7
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau bitumineux noir avec META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
gravillons et aluminium avec fibres

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | du lab LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 263 sur 266

Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAlNlt-GREGOIRE CEDREX Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22414 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22414
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO097-160117 - Solin - Exterieur - Toiture
Description ITGA Matériau souple gris / Matériau souple incolore avec poussiéres / Peinture |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique A Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technieme:analytique Résultat 'Ty?e B d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Matériau souple gris non séparable + META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

matériau souple incolore avec
poussiéres non séparable + peinture

non séparable
. . . N
Validé par : Benjamin Regent - Analyste
1 4 N —
B
( [

La reprodudtion de ce rapport d'essai mest autoriste que sous 53 farme intégrale | ce rapport ne doit pas ére reproduit partiel sans I duslab &

Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rey 12 Page1/1

1 rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN /Tél: 09 70 69 07 46 - Fax : 02 96 74 61 32
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

Dossier Page 263 /272
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 264 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

CH e cofra
: Accréditation ne 1-5967
Tél: 02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | od e ires pour les seuls s couverts par I tation qui sont i iids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22415 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.
Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22415
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :
Commande 839243 0424
Dossier client 839243
Echantillon DEDO098-160117 - Mitre - Exterieur - Toiture
Description ITGA I Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles |
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLP)} : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique A Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2}
Résultat :
. " Technique analytique 2 Type Nbde
Fraction Anal Résultat
TREAOMLNRYESS et date d'analyse = d'amiante préparations
»  Fibrociment gris scus forme de plague MOLP le 18/01/2017 Présence de flbres damiante Chrysotile 2
avec fibres visibles
Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
) / l&// —
( / /VVZ - 2
L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 du lab {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 CO’T“(
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél: 02.99.3541.41

Accréditation n® 1-5967

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwwiitgadr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
Lacarddtation du COFRAC atteste de | i e ires pour les seuls s couverts par I itation qui sont identifids par le symboie : D
RAPPORT D'ESSAI N° IT0O71701-22416 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumiés & lanalyse.

Client : Prélévement :
ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330
M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : IT071701-22416
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER
Réf. Client :

Commande 839243 0424

Dossier client 839243

Echantillon DED0099-160117 - Bitume couche et sous-couche - Exterieur - Cours

Description ITGA Agrégats denrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 /

Agrégats denrobés bitumineux - prise d'essal 3

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussiéres sur grille de microscope électronique {(méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}
Résultat :

Fraction Analysée Tochnigus analyfique Résultat TYPE ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Agrégats d'enrobés bitumineux - prise META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1

d'essai 1 + agrégats d'enrobés
bitumineux - prise d'essai 2 +
agrégats d enrchés bitumineux - prise
d'essai 3

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

L3 reproduction de ce rapport d'essai nest autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiel s | dul LS
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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N° de dossier : MA2505081108
X Repérage amiante travaux - Page 266 sur 266
Rapport du : 18/06/2025

Groupe

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 ‘ofr"‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEREX
Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées
wwawitgadr disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

Lacarddtation du COFRAC atteste de | o des ires pour les seuls s couverts par | itation qui sont identifids par le symboie : D

RAPPORT D'ESSAI N° ITO71701-22417 EN DATE DU 19/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a lanalyse.

Client : Prélévement :

ALLO DIAGNOSTIC Commande ITGA : T0717-4330

M. Dominique EDOUARD Echantillon ITGA : ITO71701-22417
PARC ST FIACRE Recu au laboratoire le : 17/01/2017
53200 CHATEAU-GONTIER

Réf. Client :

Commande 839243 0424
Dossier client 839243

Echantillen DEDD100-160117 - Bitume couche et sous-couche - Exterieur - Cours

Description ITGA Agrégats denrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 /
Agrégats denrobés bitumineux - prise d'essal 3

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne T 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050}

Résultat :

Technigue analytique Résultat TyPe ‘Nb dt.:
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Agrégats d'enrobés bitumineux - prise META le 18/01/2017 Amiante non détecté 1
d'essai 1 + agrégats d'enrobés
bitumineux - prise d'essai 2 +
agrégats d enrchés bitumineux - prise
d'essai 3

Fraction Analysée

Validé par : Benjamin Regent - Analyste / =
g ] LA
Gt~
2 RN

L3 reprodudtion de e rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas e reproduit partiell s |5 dul {8
Sauf demande partzulisee et écrite du dierg, les dchuntifons sont corsecvés pandant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104
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Votre interlocuteur SAS ADX GROUPE

CBT CNA Compta!bilit.é Fournisseurs
178 BOULEVARD PEREIRE Parc Saint Fiacre
75017 PARIS 53200 CHATEAU GONTIER

Portefeuille : 0114921220
01 40 68 02 02

01 40 68 05 00 Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
3912280604
3912431104
Référence client
ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER
a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

e HYPERION Développement
e SAS EXPERTAM

e SAS GALENA

e ADX Formation

e BCTI

le contrat d’assurance Responsabilité Civile 1ére ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2éme ligne
n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de
I’exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires
¢ Repérage amiante avant-vente

¢ Constat des risques d’exposition au plomb

* Diagnostic de performance énergétique

e Etat de l'installation intérieure de gaz

e Etat de l'installation intérieure d’électricité

¢ Etat du batiment relatif a la présence de termites

¢ Etat des risques naturels, miniers et technologiques
¢ U'Infiltrométrie

e La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
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Repérage de polluants:

AMIANTE :

¢ Repérage de I'amiante avant travaux, (dans les batiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs,
I'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)

* Repérage de I'amiante avant démolition

* Dossier Technique Amiante (DTA)

e Contréle de I’état de conservation des matériaux contenant de I’'amiante
¢ Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)

e Contrdle visuel amiante apres travaux (CV1&CV2))

e Sapiteur Amiante

¢ Mesures d’empoussiérement amiante
¢ Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif a la prévention des risques
liés a 'amiante a bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:
¢ Repérage du plomb avant travaux (dans les batiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, I'industrie, les voiries
et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)

e Contréle du plomb apres travaux

AUTRES:
* Inventaire des Matieres Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément a la Résolution
MEPC.197(62) de 'OMI

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
¢ Recherche des métaux lourds

e Diagnostic de pollution des sols
¢ L’Analyse de la qualité de I’air et La Recherche de fuites
¢ Recherche de Radon N1 et N2

Controdle du bati:

* Diagnostique Technique Globale (DTG)

» Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété

* Diagnostique Technique du batiment (DTB)

* Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)

e Plan pluriannuel de travaux (PPT)

* Diagnostic PEMD (Produit Equipement Matériaux Déchet)
 Diagnostic accessibilité handicapés

¢ Constat de I'état parasitaire dans les immeubles batis et non batis
¢ Audit de la partie privative en assainissement collectif

¢ Diagnostic sécurité piscine
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Energetique:

» Réalisation d’audit énergétique sous réserve que I'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas étre assimilable a une
mission de maitrise d'oeuvre et qu’il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du batiment.

Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.

e Attestation de conformité a la Réglementation Thermique

e Vérification de la VMC

e Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
e Assistance a la maitrise d’ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:
* Actes de prélévement légionnelle
e Portabilité de I'eau

Mesurage:
» Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors ceuvre brute,
hors ceuvre nette.

e Mesurages en extérieurs et intérieurs
* Mission de topographie et numérisation 3D

¢ Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:
¢ Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de I'intervention d’une entreprise extérieure
sur le site d’une entreprise utilisatrice

¢ Réalisation de documents uniques d’évaluation des Risques Professionnels
* Pose de détecteurs incendie

e Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

* Formation aux métiers du diagnostic

¢ Formation aux risques amiante, plomb
* Formation aux risques électrique

¢ Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

e Etat des lieux locatifs

e Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier

» Attestation de décence du logement (critéeres de surface et d’habitabilité)
¢ Audit de pré acquisition

¢ Dossier de mutation
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Garanties au contrat 1% Ligne N° 3912280604

Montant des garanties: « Lorsqu’un méme sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, |'engagement
maximum de I'assureur n’excéde pas, pour I'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces
garanties » ainsi qu’il est précisé a 'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2°™ Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES

LIMITES DES GARANTIES

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
confondus

(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-
apres)

9.000.000 € par année d’assurance et par sinistre

Dont :
Dommages corporels

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

9.000.000 € par année d’assurance et par sinistre

1.200.000 € par année d’assurance et par sinistre

Autres garanties :

Atteinte accidentelle a l'environnement (tous dommages
confondus

750.000 € par année d’assurance

Responsabilité civile professionnelle

(tous dommages confondus)

par expert

300.000 € par sinistre et 500.000 € par année
d’assurance

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions particulieres)

150.000 € par sinistre

Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension
aux conditions particulieres)

30.000 € par sinistre

La garantie de I'Assureur s'exerce a concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité

Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d’assurance

Dont:

- Dommages résultant d’atteintes a I’environnement accidentelles sur les sites des clients de I’assuré : 1 500 000

€ par sinistre et par année d’assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de lére ligne,
- apres épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ére ligne. En cas
d’intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ére ligne.
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La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réfere.

Sa validité cesse pour les risques situés a I'étranger des lors que I'assurance de ces derniers doit étre souscrite
conformément a la Législation Locale auprés d’Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 01/01/2026 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Paris le 02/01/2025

Pour la société :
' .
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6026 Version 005

" e soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur CABON Antoine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 08/06/2021 - Date d'expiration : 07/06/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)

Date d'effet : 08/06/2021 - Date d'expiration : 07/06/2028

DPE toustypes de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
batiments batiment (2)
Date d'effet : 11/04/2022 - Date d'expiration : 10/04/2029

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 11/04/2022 - Date d'expiration : 10/04/2029

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (1)

Date d'effet : 19/08/2021 - Date d'expiration : 18/08/2028

Gaz Etat de I'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 24/06/2021 - Date d'expiration : 23/06/2028

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 23/11/2021 - Date d'expiration : 22/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu’une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée al'adresse

f’mw

https://www.icert fr/liste-des-certifies/

Valide a partir du 01/09/2024.

(1) Arrété du ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnosticamiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes deformation et les exigences applicables aux
organismes de certification

(2) Amété du 20 juillet 2023 définissantles critéres de certifiation des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de
certification et modifiant |'arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres decertification des opérateurs de diagnosti c technique et des organismes de formation et d'acaéditation des organismes de certification

cofrac
ACCREDITATION
N' 40522
PORTEE
y CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
@ Institut de Certification DEPERSONNES ww/W.COFRAC FR

Certification de personnes
Diagnostiqueur

£ : . I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K
Portée disponible sur www.icert.fr
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