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1. CONCLUSIONS

1.1. CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapp ort, il_a été repéré des matériaux et

produits contenant de 'amiante __ (se reporter aux tableaux TAB « MDAA » et « MDAO  »).

Ceci n'est qu’'un Pré Rapport , une visite complémentaire sera obligatoire afin de lever certaines suspicions sur
certains matériaux/produits susceptibles de contenir de I'amiante.
En attente de connaitre la localisation exacte des travaux par le client.
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1.2. MATERIAUX DECLARES AMIANTES APRES ANALYSE (TAB « MDAA »)

Matériau N Localisation du prélevementoudu |\ .. o 4oc cription Présence Observations Ref.
prélevement matériau amiante éventuelles photo
Matériau
. Palais de la Bourse - s/sol - bitumineux Photo
Calorifuge P5 . . A Ooul 0 o
9 circulation SS 32 - platre : N°5
Amosite
Calorifuge dans P 65 Palais de la Bourse — s/sol - Platre : oul Photo
coffrage bois circulation Amosite N°64
. Plaque dure
Murs de la Passerelle service 9 i Photo
P70 : : éme « fibreuse :| QUI o
passerelle informatique 3 étage ; N°69
Chrysotile
Toiture de la Passerelle service Plaque durg Photo
P71 . : éme £ fibreuse : Qul o
passerelle informatique 3™ étage ; N°70
Chrysaotile
RAPPEL :

En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le
code de la santé publique doivent étre engagées.
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1.3. MATERIAUX DECLARES AMIANTES SUR DECISION DE L'OPERATEUR (TAB « MDAO »)

Localisation du 2 2
Matériau prélévement ou du Nature - description Pregence Observations éventuelles Rk
. amiante Photo
matériau
SANS OBJET
RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le
code de la santé publique doivent étre engagées.
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1.4. MATERIAUX DECLARES NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES ANALYSE (TAB
« MDSAA »)

NE CONTIENT

PAS D'AMIANTE

" N° ITOF Sl el - Présence Observations Réf.
Matériau prélévement prelevemfept ou du Nature - description amiante sventuelles photo
mateériau
. . Palais de la
T0|turfe_Ard0|se P1 Bourse - ol NON Photo N°
synthétique 1
couverture -
Palais de la
Bourse - s/sol - 3
Colle de carrelage P2 circulation SS14A | gris NON thzo N
- devant palier
ascenseurs
Palais de la 3
Colle de carrelage P3 Bourse -s/sol-  |marron NON Ph°t3° N
circulation SS15 -
Palais de la
Colle de faience P4 Bourse - s/sol - 0 NON Photo N°
murale local suppresseur 4
SS13 -
Palais de la
Enduit P6 Bourse - s/sol - 0| NON
circulation SS54A
Palais de la
Bourse - s/sol - .
Flocage pP7 hall devant local 0| NON Phogo N
groupe
électrogene SS45
Palais de la
Flocage P8 IBourse - s/sol - 0 NON Photo N°
ocal groupe 7
électrogene SS46
Palais de la .
Enduit P9 Bourse - s/sol - 0| NON beige Phogo N
circulation SS40 -
Palais de la 3
Enduit P10 |Bourse - s/sol - 0| NON |marron Phog’ N
circulation SS41 -
Palais de la Trappe d'accés °
Panneaux P11 Bourse - s/sol - bp NON marron Photo N
. . local cuve de fuel 10
circulation SS15 -
Palais de la Colle ragréage
Colle de carrelage P12 Bourse - 5eme - |carrelage - NON Photo N°
coOté rue de la clefs Circulation coté matériau dur gris 1
rue de la clefs - foncé
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Localisation du

[BUREAU]
[ VERITAS |

Matériau 20 o prélévement ou du Nature - description Prégence Qbservatlons Rt
prélévement matériau amiante éventuelles photo
Palais de la Colle carrelage
Colle marbre mural P13 Bourse - 5éme - |ragréage - NON Photo N°
cOté rue de la clefs Circulation coté matériau dur 12
rue de la clefs - jaune - platre
Palais de la
Colle carrelage gaine Bourse - Séme i Collel carrelage
technique coté rue de P14 Gaine technique ragreage - . NON Photo N”
la clefs |ncend|§ danAs, matériau dur noir 13
circulation coté rue | orange
de la clefs -
Palais de la
Maconnerie gaine P15 Bourse - Comble | Colle carrelage NON Photo N°
technique WC - Gaine technique |ragréage 14
wWC -
Colle carrelage Palais de la
devant la porte bois P16 Bourse - Comble | Colle carrelage NON Photo N°
pour accéder au - devant porte bois | ragréage 15
beffroi acces beffroi -
Palais de la
Bourse - Comble
: - Habillage .
?ﬁ:rlnnﬁ]%ide la P17 cheminée dans Platre + peinture NON Pholtg N
local devant la
porte bois du
beffroi -
Palais de la Colle jaune - 3
Ragréage + colle P18 Bourse - 4éme - |ragréage gris NON Pholt;’ N
Salle Douaisis - jaune
Palais de la
Colle carrelage P19 Bourse - 4eme - | Colle carrelage NON Photo N°
Cobté rue de la ragréage 18
clefs -
Palais de la
Colle carrelage P20 Bogrse - 4éme - | Colle carrelage NON Photo N°
Gaine technique ragréage 19
cOté rue de la clefs
Palais de la
ElglflgrS] dde faux P21 Ec())(lzjglsteechzneig:; Plaque semi dure NON Phoztg N
ARRIST -
Magonnerie intérieur gg{?rlssed? Izaéme ) Bhoto N°
local technique P22 - Platre NON
ARRIST Local technique 21
ARRIST -
Palais de la
Colle + ragréage Bourse -2éme - | Moquette mousse .
bureau voisin au local P23 Bureau voisin du | colle - matériau NON Ph(gg N
technique local technique dur
ARRIST -
Palais de la
Colle carrelage P24 Bogrse - 2ér_ne - Colle carrelage NON Photo N°
Gaine technique ragréage 23
wCe -
Palais de la Plaqqe semi dre
Ragréage + colle P25 Bourse - 2éme - colle jaune NON Photo N*
Bureau 218 - mousse moquette 24

- ragréage
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Localisation du

[BUREAU]
[ VERITAS |

Matériau 20 o prélévement ou du Nature - description Prégence Qbservations Rt
prélévement . amiante éventuelles photo
matériau

Joint de la porte ggll?rlssed? IZaéme - Photo N°

coupe feu du local P26 ; Bois papier joint NON o

X Local technique 25
technique
salle Vauban -
Palais de la Colle carrelage

Colle carrelage pp7 |Bourse - ler- ragreage - NON Photo N*
Gaine technique matériau dur gris 26
wC foncé
Palais de la

Colle de faience Bourse - ler - Colle carrelage Photo N°

P28 o - NON

murale verte Cuisine ragréage 27
Présidentielle -

Palais de la

Colle de plinthes P29 Bogr_se - ler- Colle, carrelage NON Photo N°
Cuisine ragréage 28
Présidentielle -

Palais de la
Bourse - ler - . Photo N°

Colle carrelage P30 Cuisine Colle ragréage NON 29
Présidentielle -

Palais de la

Colle carrelage P31 Bogr_se - ler- Colle, carrelage NON Photo N°
Cuisine ragréage 30
Présidentielle -

Palais de la
Bourse - ler - . -

Plafond du IocaI_ au P32 Local au dessus BQ|§ ma\tenau NON Photo N

dessus de la cuisine - hétérogene 31
de la cuisine
Présidentielle -

Palais de la
Plafond de la cage Bourse - ler - Bois matériau Bhoto N°
d'escalier de la P33 Local au dessus AP NON A
> oy . - hétérogene 32
cuisine présidentielle de la cuisine
Présidentielle -
Palais de la Colle carrelage Photo N°

Colle carrelage P34 Bourse - 2éme - ! 9 NON A

o4 ragréage 33
EX bibliotheque -
Palais de la Colle jaune - Bhoto N°

Ragréage + colle P35 Bourse - 2éme - |ragréage - plaque NON 032
Circulation - souple
Palais de la
Bourse - ler - Mogquette colle Photo N°

Ragréage + colle P36 |Placard du bureau 'auge  roréage NON %
du Psdt CCI J greag
Régional -

Palais de la
Bourse - ler -

Colle de plinthes P37 GAa|,ne technique a CoIIe, carrelage NON Photo N°
cbté des ragréage 36
ascenseurs coté
rue de la clefs -

Palais de la
Bourse - ler -

Colle carrelage P38 GAa|,ne technique a | Colle carrelage NON Photo N°

coté des 37

ascenseurs coté
rue de la clefs -

ragréage

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 8/119

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1
Du : 31/05/2011




Localisation du

Matériau 20 o prélévement ou du Nature - description Prégence Qbservations Rt
prélévement . amiante éventuelles photo
matériau
Palais de la
Dalles de faux Bourse - ler - . Photo N°
plafond P39 Salle de Plaque semi dure NON 38
reprographie -
Palais de la
Bourse - ler - A . Photo N°
Plafond P40 Salle de Platre peinture NON 39
reprographie -
Palais de la
Colle carrelage P41 Bour_se - Entr_esol Colle, carrelage NON Photo N°
- Gaine technique |ragréage 40
c6té rue de la clefs
Colle de faience gi:?rlgede- 'Iglous sol | Colle ragréage Photo N°
murale dans la trémie P42 . e greag NON Z;’
de 'ascenseur Gaine/trémie carrelage
d'ascenseur -
Palais de la Colle jaune plaque
Bourse - Entresol |souple rose bleu Bhoto N°
Ragréage + colle P43 - Cage d'escalier | beige - plaque NON Zg
devant la porte souple beige -
E12 - ragréage
Palais de la
. " Bourse - Entresol
E/IO?:UC fenétre en P44 | Cage d'escalier | Mastic NON Ph(;tg N
devant la porte
E12
Colle de faience gi[?rlged—elilitresol - | Colle ragréage Photo N°
murale dans la P45 o o greage NON oo
cuisine Cuisine du jardin | carrelage - platre 44
d'hiver -
Colle carrelage en gi:?rlgede- Elntresol Colle ragréage Photo N°
marbre dans la P46 greag NON Zg
alerie du port - Gra.nde salle carrelage
9 galerie du port -
. Palais de la .
Colle de faience P47 Bourse - 2éme - Colle ragréage NON Photo N
murale carrelage 46
wc hommes -
Palais de la
Colle de carrelage P48 Bourse - RdC - Colle ragréage NON Photo N°
mosaique bleue Entrée "Lille carrelage 47
ancien" -
Mastic fenétre en Palais de Iq . Photo N°
bois P49 Bourse - 4eme - | Mastic NON 48
wc hommes -
Palais de la
Ragréage + colle P50 Bourse - RdC - Colle ragréage NON Photo N°
Loge concierge carrelage 49
coOté rue de la clefs
Palais de la
Magonnerie P51 Bourse - RdC - Me_ltenau dur NON Photo N°
Loge concierge peinture 50
coOté rue de la clefs
Maconnerie du mur Palais de la
dans l'entrée de la P52 Bourse - RdC - Matériau dur NON Photo N°
cave coté rue de la Entrée de la cave 51

clefs

coté rue de la clefs

peinture
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Localisation du

Matériau 20 N prélévement ou du Nature - description Pregence Qbservatlons Rt
prélévement . amiante éventuelles photo
matériau
Plafond dans la cage gﬁll?rlssed? :gdc - Matériau dur Photo N°
d'escalier pour P53 . , . NON oo
. R Cage d'escalier peinture 52
accéder a la sono A
acces sono -
Palais de la
Ragréage + colle de Bourse - RdC - Colle iaune plague Bhoto N°
la pente pour accéder P54 Pente pour ! plaq NON 53
N . N souple ragréage
a la salle Descamps accéder a la salle
Descamps -
. Palais de la
Ragréage + colle Bourse - 3éme - | Colle jaune bois - Photo N°
dans la circulation de P55 . . -] NON oo
o Entrée couloir de | ragréage 54
la Direction e
la Direction -
. Colle jaune -
Palais de la la ufa souple vert
Ragréage + colle Bourse - 3éme - p Ig e soE le Bhoto N°
carrelage + colle du P56 | Gaine technique plag P NON oo
A ' : bleu - colle 55
revétement de sol de l'escalier de .
. ragréage
service -
carrelage
Palais de la
Colle carrelage P57 Bogrse - 3er_ne - | Colle ragréage NON Photo N
Gaine Technique | carrelage 56
wCe -
Joint/mousse gris de Palais de la
la porte coupe feu du P58 Bourse - Sous sol Mousse NON Photo N
local du groupe - Local groupe 57
électrogéne électrogéne -
- Palais de la
Intérieur de a porte Bourse - Sous sol | Laine de verre Photo N°
coupe feu du local du P59 PRI NON oo
! X - Local groupe hétérogene 58
groupe électrogéne . A
électrogéne -
Palais de la
Colle carrelage Bourse - Entresol Colle carrelage Photo N°
mosaique a c6té du P60 - Bibliotheque a . clag NON
; o ragréage joint 59
petit ascenseur coté de
l'ascenseur -
Palais de la
Contour platreux Bourse - Entresol Colle iaune olatre Bhoto N
autour de la porte du P61 - Bibliothéque a e ] P NON 60
) o peinture
petit ascenseur coté de
l'ascenseur -
Palais de la
Colle carrelage dans Bourse - Entresol | Carrelage colle Photo N°
la cage d'escalier de P62 - Cage de ragréage matériau NON 61
service I'escalier de dur
service -
Palais de la .
. Bourse - Entresol Colle jaune Photo N°
Ragréage + colle P63 moquette plague NON 62

- Couloir porte
codée -

souple ragréage
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Localisation du

Matériau 20 N prélévement ou du Nature - description Pre§ence Qbservatlons el
prélevement . amiante éventuelles photo
matériau
Laine de verre
Circulation au hétérogéne — Photo
Calorifuge P 64 matériau NON
sous sol . . N3
bitumineux
peinture
Chaufferie Laine de verre — Photo
Calorifuge bleu P 66 S matériau NON
principale sous sol |, ..~ N®5
bitumineux
Ancien local
transformateur Matériau dur °
Plafond P67 ; . NON Photo N
tension au sous peinture 66
sol
Calorifuge sur petite Ancienne cuisine | Bois tresse papier Photo N°
e P68 ~ NON
canalisation salle Descamps platre 67
Calorifuge sur grosse Ancienne cuisine . A
ITuge 9 P69 Bois platre NON Photo
canalisation N8

salle Descamps
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1.5.

[BUREALU |
[ VERITAS]

ZONES ET LOCAUX NON VISITES NECESSITANT DES INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES (TAB « ZLNV »)

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représent  ant, seule personne a méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Ve ritas toute omission éventuelle a ce titre et de
confier a Bureau Veritas, le cas échéant , une miss ion complémentaire relative au diagnostic des
locaux et zones omis.

«Locaux occupés en activité. Toutes les vérifications n'ont pu étre effectués, une visite complémentaire sera
obligatoire aux endroits qui n'ont pu étre sondés. (pas de moyen d'acces — pas d'exactitude de la part du
client concernant la localisation exact de certaines modifications.»
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1.6. COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION NECESSITANT DES INVESTIGATIONS
APPROFONDIES (TAB « CNIA »)

Sans Objet
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2.

PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de
'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre de travaux d’en cloisonnement
des cages d’escaliers et remplacement de 2 ascenseu  rs concernant le Palais de la Bourse sis :

PALAIS DE LA BOURSE
2, PLACE DU THEATRE
BP 359
59020 LILLE CEDEX

Les travaux concernent lI'ensemble de I'établissement ( Les locaux occupés par la poste ne sont pas
concernés.)

Les travaux objet de la présente mission de repérage, sont assimilés a une démolition (partielle) au sens de
l'article R1334-27 du code de la santé publique.

OBJET DE LA MISSION

Etablir le repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
dans les éléments de la construction et susceptibles d’'étre affectés par les travaux en regard de la liste
figurant en annexe 1 de I'arrété du 2 janvier 2002, et notamment les composants suivants :

* Toiture et étanchéité.

* Facades.

» Parois verticales intérieures et enduits.
» Plafonds et faux plafonds.

» Revétements de sols et de murs.

« Conduits, canalisations et équipements.
« Ascenseurs et monte-charge.

* Equipements divers.

» Installations industrielles.

* Voies et réseaux divers.

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composant s de la construction affectés par les travaux
font I'objet du présent repérage (voir paragraphe 6 ).
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TEXTES DE REFERENCE

Y

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29 et annexe 13-9.
» Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1336-2 a R1336-5
» Code du travall - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante - articles R4412-94 a R4412-148

> Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique

> Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables
présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux

» Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de I'état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d’empoussiérement dans les immeubles batis.

» Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante dans les
immeubles batis.

METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage de Bureau VERITAS titulaire(s)
de la certification de personne dans le domaine de I'amiante.

M. S.DETREZ est certifié dans le domaine de I'amiante depuis le 06/12/2007 par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, organisme certificateur dans le domaine de I'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N°1767021
Date limite de validité de la certification : 06/12/2012

et

MI. Laude Florence est certifiée dans le domaine de I'amiante depuis le 31/10/2007 par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, organisme certificateur dans le domaine de I'amiante, accrédité par le
COFRAC.

Certificat N°1785741
Date limite de validité de la certification : 31/10/2012

Phase de repérage :

La recherche est effectuée sur la base d’'une inspection visuelle dont I'objectif est de repérer les différents
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.

Phase d’analyse d’échantillons

Les préléevements éventuels font I'objet d’'une analyse par le laboratoire « Eurofins LEM », accrédité par le
COFRAC au titre du programme 144 sous le n°1-1751.
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6.1.

6.2.

6.3.

VISITE DES LOCAUX

La visite a été effectuée le 02/02/2011 accompagné de : Mr. DEJET Philippe .

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : NON

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : NON

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : NON

Présence d’'une personne habilitée a ouvrir les locaux TGBT : NON

On se reportera a I'annexe 1 qui précise les locaux visités et au paragraphe qui liste les zones et locaux non

visités (TAB « ZLNV »,

Locaux occupés.

DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX ENVISAGES

Les travaux concernent la mise en sécurité de I'établissement :changements de portes, désenfumage,
ascenseurs, encloisonnement d'escaliers

LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX

Liste des locaux concernés par les travaux

LOCAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LES TRAVAUX

Liste des locaux Affectés par les travaux
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6.4. RECOLEMENT DES DONNEES

6.4.1. Liste des documents fournis par le client,d  isponibles le jour de la visite.

¢ Plans fournis : oui

« Anciens rapports de repérage : oui (Copie de ces documents en annexe)

DTA du 03/08/2006

6.4.2. Conclusion de ces documents.

Gaines et tuyaux en amiante-ciment au sous-sol
couverture de passerelle suspect

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d’amiante, communiqués a BUREAU VERITAS dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en
matiére de diagnostics et constats.
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6.5.

6.6.

DEMARCHES REGLEMENTAIRES EN PRESENCE DE MATERIAUX AMIANTES

Préalablement aux travaux de démolition, méme partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés
sont obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si 'amiante ou les
matériaux en contenant étaient laissés en place).

% L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode
opératoire, I'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait
de 'amiante. etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois aprées la date de réception du plan de
retrait par I'Inspection du Travail, la CRAM, 'OPPBTP et la médecine du travail.

% Les travailleurs intervenants doivent étre titulaires d’une attestation de compétence délivrée par un
organisme de formation certifié.

% Pour réaliser le retrait de matériaux dits friables ou de matériaux non friables représentant un risque
particulier (présents a l'intérieur du bati) I'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification
aupres d'un organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont I'activité professionnelle ne consiste pas a confiner ou retirer de I'amiante, mais dont
l'intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de I'y exposer,
entre dans le champ d’application de la sous-section 4 défini a 'article R. 4412-139 du Code du travail et
doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 a R. 4412-113 et R. 4412-139 a
R. 4412-148 du code du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement a toute activité ou intervention en présence d’amiante,
d'une formation a la prévention des risques liés a I'amiante suivant les dispositions de I'Arrété du 22
décembre 2009.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Le DTA indique que les clapets contiennent ou sont susceptible de contenir 'amiante. En cas d'intervention
non prévue initialement sur un clapets ou volets coupe-feu, il faudra nous demander d'intervenir au
préalable.
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[EUREAU]
[VERITAS |

ANNEXE 1. : LISTE DES LOCAUX VISITES

ANNEXE

LISTE DES LOCAUX VISITES

[cette annexe comporte 1 + 1 page]

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par I'opérateur dans le cadre de la

mission confiée a Bureau Veritas.
Le tableau « ZLNV figurant au paragraphe 1.5 du présent rapport, précise les locaux et zones qui, a la

connaissance de I'opérateur n'ont pu étre visités.

Il appartient au donneur d’'ordre ou a son représent  ant, seule personne a méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Ve ritas toute omission, erreur ou incohérence
éventuelle dans l'identification des locaux et zone s figurant & un titre ou a un autre dans le présent

rapport.
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BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE
Palais de la
couverture

Bourse

Palais de la s/sol circulation SS14A Locaux encore occupeés avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol circulation SS15 Locaux encore occupes avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la Locaux encore occupés avec présence

s/sol local suppresseur SS13 .

Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol circulation SS 32 Locaux encore occupes avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol circulation SS54A Locaux encore occupeés avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol hall devant local groupe Locaux encore occupés avec présence
Bourse électrogéne SS45 de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol local groupe électrogéne SS46 Locaux encore occupés avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol circulation SS40 Locaux encore occupes avec présence
Bourse de meubles et de matériel.

Palais de la s/sol circulation SS41 Locaux encore occupés avec présence
Bourse de meubles et de matériel.
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ANNEXE 2. : REPERAGE DES MATERIAUX, PRELEVEMENTS & INVESTIGA TIONS

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en téte de rapport.

ANNEXE
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'A MIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 20 pages(1)]

Prélevements effectués &
Présence d’amiante
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BUREAU

P2 : Colle de carrelage - Photo N°2

P3 : Colle de carrelage - Photo N°3

P5 : Calorifuge - Photo N°5
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P7 : Flocage - Photo N°6

P9 : Enduit - Photo N°8 P10 : Enduit - Photo N°9

P11 : Panneaux - Photo N°10 P12 : Colle de carrelage coté rue de la clefs -

Photo N°11
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P13 : Colle marbre mural c6té rue de la clefs -
Photo N°12

P14 : Colle carrelage gaine technique cété
rue de la clefs - Photo N°13

P15 : Magonnerie gaine technique WC -
Photo N°14

P16 : Colle carrelage devant la porte bois
pour accéder au beffroi - Photo N°15

P17 : Habillage de la cheminée - Photo N°16

P18 : Ragréage + colle - Photo N°17
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: Colle carrelage - Photo N°19

P21 : Dalles de faux plafond - Photo N°20 P22 : Magonnerie intérieur local technique

ARRIST - Photo N°21

P23 : Colle + ragréage bureau voisin au local
technique - Photo N°22

P24 : Colle carrelage - Photo N°23
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P25 : Ragréage + colle - Photo N°24

P26 : Joint de la porte coupe feu du local
technique - Photo N°25

P27 : Colle carrelage - Photo N°26

P28 : Colle de faience murale verte - Photo
N°27

P29 : Colle de plinthes - Photo N°28

P30 : Colle carrelage - Photo N°29
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P31 : Colle carrelage - Photo N°30 P32 : Plafond du local au dessus de la cuisine
- Photo N°31

P33 : Plafond de la cage d'escalier de la
cuisine présidentielle - Photo N°32

P35 : Ragréage + colle - Photo N°34 P36 : Ragréage + colle - Photo N°35
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P37 : Colle de plinthes - Photo N°36 P38 : Colle carrelage - Photo N°37

P39 : Dalles de faux plafond - Photo N°38 P40 : Plafond - Photo N°39

P42 : Colle de faience murale dans la trémie
de l'ascenseur - Photo N°41

P41 : Colle carrelage - Photo N°40
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BUREALU

P43 : Ragréage + colle - Photo N°42

P45 : Colle de faience murale dans la cuisine
- Photo N°44

P46 : Colle carrelage en marbre dans la
galerie du port - Photo N°45

P47 : Colle de faience murale - Photo N°46 P48 : Colle de carrelage mosaique bleue -

Photo N°47
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P50 : Ragréage + colle - Photo N°49

P51 : Magonnerie - Photo N°50 P52 : Magonnerie du mur dans l'entrée de la

cave c6té rue de la clefs - Photo N°51

P53 : Plafond dans la cage d'escalier pour
accéder a la sono - Photo N°52

P54 : Ragréage + colle de la pente pour
accéder a la salle Descamps —

Photo N°53
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P55 : Ragréage + colle dans la circulation de
la Direction - Photo N°54

P56 : Ragréage + colle carrelage + colle du
revétement de sol - Photo N°55

P58 : Joint/mousse gris de la porte coupe feu
du local du groupe électrogéne - Photo
N°57

P57 : Colle carrelage - Photo N°56

P59 : Intérieur de la porte coupe feu du local
du groupe électrogéne - Photo N°58

P60 : Colle carrelage mosaique a c6té du
petit ascenseur - Photo N°59
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P61 : Contour platreux autour de la porte du
petit ascenseur - Photo N°60

P62 : Colle carrelage dans la cage d'escalier
de service - Photo N°61

P63 : Ragréage colle moquette dans le couloir
prés de la porte codée (entresol) — Photo
N62

P64 : Calorifuge dans la couloir en sous sol
rue de la clefs — Photo N63

P65 : Calorifuge dans le coffrage dans la
circulation au sous sol — Photo N64

P66 : Calorifuge « bleu » dans la chaufferie
principale au sous sol — Photo N65
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P67 : Plafond dans I'ancien local
transformateur tension au sous sol —
Photo N66

P68 : Calorifuge dans I'ancienne cuisine de la
salle Descamps (petite canalisation) —
Photo N67

P69 : Calorifuge dans I'ancienne cuisine de la
salle Descamps (grosse canalisation) —
Photo N68

P 70 : Murs extérieurs de la passerelle du
service informatique au 3°™ étage
contenant de I'amiante — Photo N69

P 71 : Toiture de la passerelle du service
informatique au 3°™ étage contenant de
'amiante — Photo N°70
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PR 63 : Ragréage +
colle ne contenant
pas d’amiante.

PR 44 : Mastic
fenétre ne contenant
pas d’amiante.

PR 43 : Ragréage +
colle ne contenant
pas d’amiante.

PR 45 : Colle
faience murale
ne contenant
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PR 41 : Colle de
carrelage ne contenant
pas d’amiante.

PR 46 : Colle sur le
marbre ne contenant
pas d’amiante.
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carrelage ne contenant
pas d’amiante.

PR 62 : Colle de carrelage ne
contenant pas d’amiante.

PR 61 : Platre autour de I
ascenseur ne contenant
pas d’amiante.
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ANNEXE 3. : ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

ANNEXE

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 3 pages]
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Attestation d’assurance :

ﬁ’ﬁ

HISCOX

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283

| LE PRENEUR D'ASSURANCE |

Souscripteur : BUREAL VERITAS
67/71 BOULEVARD DU CHATEAU
82200 NEUILLY SUR SEINE

Assuré : EUREAU VERITAS

| LES CONDITIONS DE GARANTIE |

Catégorie Assurances Professionnelles by Hiscox : Diagnostiqueurs immobilier

| ACTIVITES DE L'ASSURE |

Activités de diagnostics Immaobiliers dont notammment :

Contréle périodique amiante

Diagnostic amiante avant vente

Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
Diagnestic amiante aprés travaux ou démolition
Dossier technique amiante

Ainsi que toutes missions connexes d'assistance technique et'ou de conseil aux clients, découlant
directement des missions de Diagnostics ci-dessus, et ce y compris les estimations financiéres liées aux
propositions de solutions techniques formulées par I'Assuré.

| PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-dela des termes et limites du contrat auquel elle se référe.

| RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et'ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON |
(Les garantles s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties 1 000 000,00 Euros
Dont :
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non 1000 000,00 Euros

Fait a Paris, le 11/04/2011
Pour les Assureurs

Ty

11/01/2011 10:53

B A S ARS
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Certificat_:

 BUREAU VERITAS [

Certification

Certificat

J‘l“lﬂbll{ i

Madame Florence LAUDE

Buresu Ventas Cerrification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux
exigences des arrérés relanifs aux critéres de certificaton de compétences ci-dessous pris en applications des articles
L271-6 =t R 271.1 du Code la Construction et de ['Habitanon et relatifs aux critéres de compétence des personnes
physiques réalisant des dossiers de diagnosnics techniques tels que définis i larticle L271-4 du code préciré.

DOMAINES TECHNIQUES

| Référence des arrétés
Amiante [ 21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2006)
DPE _ 16 octobre 2006 (JO 27 octobre 2006)

Date de certification originale : 31 o¢tobre 2007

Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultars posiafs des surveillances réalisées,
ce certificat est valable jusqu'au- 31 octobre 2012

La walidité du certificat peut étre vérifiee en se connecrant sur le site : waw certificadon.bureauventas. fr

Date : 14 novembre 2007 Romain PETIT
MNumeéro de certificat : 1785741 Directeur Général

AUREAL BN CHARGE - Ruvay Vermes Cerificanon France - 85 gvan du Ganeral ce Gauls - 52048 Pars Ls Colaiss

S ——— - R S S e—— R
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ANNEXE 4. : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 72 pages]
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SEPRARANI 10N 0

3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEFERS

27 allée du Chargement
BP 336

59650 WILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-001
“ersion du : 08/02/2011 16:14 Page 1 sur 1
Date de réception : 080212011
Raférence dossier - D03864NPCLILOD0AT
CClI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon 1 - Ardoise couverturs
Parametres Resultats Hormes

Phase : 1
Description visuelle

Plaque dure

Description microscopique en MET

Traifement de I'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

= Résultat de 'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MEX 42050

FPascal Haller
Fesponsable de Production

La reproduction de ce documen? nest autorisde gue sous EBa forme Int2grale. compore 1 pagei(s). Le présent rapport ne concerne que keE objets Eoum ‘dr-‘
alessal. L'accrediiation du COFRAC atieste de la compétence du laboratolre pour les seuls eegals couverts par l'accraditation qui sont idenifes par .

Eurofing LEM - Si%e do Savems
20 rua du Kochersberg - BF 50047 - 87701 Saverne Cadex

Tal 02 &3 911 911 -Tax 03 E8 91€ 531 - e-mall - lemsaverneg@iemiabo.com - 6lte web © www.eurcfing.com
SAS 3u capltal de 1 530 320 € - APE 71208 - RC3 SAVERMNE 489 017 897 - Siret 483 017 897 00013
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SEP-RAPAMI Ta 0

3% eurofins

LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BF 336

ROGE0  VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® échantillon LEM : 115004683-002

Version du : 08/02/2011 16:14 Page 1 sur 1
Date de réception - 0802/2011
Référence dossier - 003864NPCLILODD4T
CCI GRAND LILLE
FALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon © 2 - Carrelage gris sous sol ragréage circulation sous sal
Farametres Resultals Hormes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage

Descripfion microscopiqgue en MET

Traitement de 'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

Ll

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 42-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce documen? n'est aulors2e gue sous B3 forme Inbagrale. comporie 1 pages). Le present rapport ne concerne que ke objels soum ‘dr-‘

A l'essal. L'accredilation du COFRAC atieste de la competence du laboratolre pour le6 seuls eesals couwerts par l'accréditalion qui sont Kentfeés par *.

Eurcfina LEM - Slte de Saveme

20 rue du Kochersberg - BP S0047 - 67701 Savems Cedex

ACCREDITATION

N® 11751

Portée dsponibie sur

Tel 03 &3 911 211 -Tax 03 B8 216 531 - e-mall - lemsavemne @iemiabo.com - slle web | www_eurcfing.com
SAE au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SANMERME 489 017 887 - Siref 489 017 397 00013
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4% eurofins

LEM

BUREALU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

ROGE0  VILLEMEUWVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-003
Wersion du : 08/02/2011 16:14 Page 1 sur 1
Date de réception - 08/02/2011
Raférence dossier : D03864NPCLILO004T
CCI GRAND LILLE
FALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon 3 - Ragréage carrelage marron sous sol
Parametres Reszultatz Mormes

Phase : 1
Description visuelle

Ragréage Matériau dur

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de l'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

{-“ LY

Pascal Haller
Responsatle de Production

La reproduclion de ce document n'est aulorisge gue sous Ba forme Integrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que ke objels soum ‘.Ir.'
3 'essal. L'accréditation du COFRAC atieste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals cowverts par I'accréditation qul sont identfes par ™.

Eurofina LEM - Slte de Savame

20 ru2 du Kochersberg - BP 50047 - 87701 Savems Cadex
Tl 03 B3 911 911 - 1ax 03 E8 31E 531 - e-mall - izmsavermne@iemiabo com - Elle web | www_eurcfing com

SAS au capltal de 1 520 320 € - APE 7120B - RCS SAMERME 482 017 357 - Slret 489 017 897 00013
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SFPRAPAM] a0

&% eurofins

BUREALU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BP 336

9650 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-004
Yersion du : 08/02/2011 16:14 Fage 1 sur 1
Date de réception - 08/02/2011
Rafarence dossier D03864NPCLILD00AT
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon 4 - Colle de faience murale local surpresseur sous sol
Parametres Resultats Normes

Phase: 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopique en MET

Traitement de 'schantillon

Traiterment acide

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre damiante

Adaptation de la MFX £2-050

Pascal Haller
Fesponsable de Production

La reproduclion de ce documen? n'est aulons2e gue souws Ea forme ntgrale. comporiz 1 page(s). Le préesent rapport me conceme que ks objels soum ‘.'r.'
A lessal L'accreditaion du COFRACD atteste de la compétence du laboralolre pour les s2uls esEals couverts par I'accraéditalion qul sont ientes par ™.

Eurofima LEM - 5lte de Saveme

20 rue du Kochersberg - BF 50047 - 67701 Sawems Cadex

Tel 03 B3 911 311 - fax 03 B8 316 531 - e-mall - lemsavemne@iemiabo.com - Glle web ;| Wiww eurofing com
SAS au capital de 1 530 320 £ - APE 7120B - RCS SAVERME 439 017 357 - Slret 430 017 897 00013
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SEPRARANI 1ENEN g

3% eurofins
LEM

BUREAUVERITAS

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BF 336

ROGR0  VILLENEUWVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® &chantillon LEM : 118004683-005

Version du : 08/02/2011 1614 FPage 1 sur 1
Date de réception - 080272011
Référence dossier : 003864MNPCLILO0D4T

CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : & - Calo sous sol
Parametres Reszuliats Normes

Phase : 1

Description visuelle Matériau bitumineux Plitre

Descripfion microscopigue en MOLP Matériau granuleux

Traftement de "échantillon -

Nombre de préparations 3
*  Reésultat de I'analyse par MOLP Fibres damiante de type Amosite HSG 245(MDHS 77)

Obzervaron:_ Les fibres d'amiante sont localisées dans le plétre
Les fibres d'amiante étant localisées dans une strate "fribreuse”, il en résulte gue l'ensemble des phases
sont contaminées

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document rlest autorisde gue =0us Ba forme Inbdgrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que ke objels soum ‘dr-‘
a lessal. L'acereditalion du COFRALC atieste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'accradialion qui sont ldentfiés par *.

ACCREDITATION

Eurofine LEM - $lie 0o Savems M 11751

20 ru2 du Kochersberg - BF 50047 - 67701 Savems Cedex Portée disponible sur

Tal 03 &3 911 311 - fax 03 £8 1€ 531 - e-mall - lemsavernag@lemiabo.com - slke web | www_eurofins.com www.cofracir

SASD au capltal de 1 530 320 € - APE 7120B - RC3 SAVERME 439 017 357 - Slret 433 017 8587 00013 ESSAIS
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BUREAU YVERITAS
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27 allée du Chargement

BF 336

59650 WVILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-006

Version du : 080272011 1614 Fage 1 sur1
Date de réception : 08/02/2011
Référence dossier | 003864NPCLILO004T
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : 6 - Enduit mural mur ouverture a vide

Parametres

Resultats

Mormes

Phase : 1

Description visuelle

Peinture

Description microscopigue en MET

Traitemeant de l'échantillon

Traitement au chloroforme

Nombre de préparafions

1

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MFX 42-050

SEPRARAN a0 A g

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproducton de ce document n'est autorsde gue sous Ba forme Intagrale. compone 1 page(s). Le present rapport ne concems que ks objets soum ‘.Ir.'

A l'essal L'accreditation du COFRAC atleste de la Competence du laboratalre pour s seuls essals couwerts par l'accrédiation qu sont ienifeés [par "
ACCREDITATION
Eurcfing LEM - Slte da Savams ME 41754
20 rua du KDC'IE'SDQ'; - BP 50047 - 87701 Zaverns Cadax Partéde disponible sur
Tal 03 B3 911 911 - fax 03 £8 1€ 531 - e-mall EI""IES\.'E'"IE'@ET abo.com - slte web | wiww eursfing. com www. cofrac fr
SAS au capltal de 1 5230 320 £ - APE 7120E - RCE SAVERME 429 017 857 - Siret 439 017 897 00013 EESAIS
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Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BP 336

RAGAR0 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D"ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-007

Version du : 08/02/2011 16:14 Fage 1 sur1
Date de réception - 08/02/2011
Référence dossier : 003864NPCLILO004T

CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon 7 - Flocage plafond hall devant local groupe hall devant local groupe électrogéne
Parametres Resultats Normes

Phase : 1

Description visuelle Matériau dur Peinture

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion Traitement acide

Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adzptation de la NFX £2-050
(AN

[

Pascal Haller

Responsable de Production

La reproduction de ce document rlest autorsse que sous B3 forme Inbagrale. comporie 1 pageis). Le present rappart ne conceme que les objeis soum ‘dr“
a 'essal. L'accredi@ion au COFRAL atieste de la compétence du laboralolre pour les S2uls essals cowverts par I'accrédialion qul sont lKenifeés par *.

ACCREDITATION
Eurofine LEM - Slte da Savemns ME =174
20 rue du Kochersberg - BF S1047 - 87701 Savermna Cedex Portée disponitie sur
Tel 02 &3 911 311 - fax 03 £3 31€ 531 - e-mall - lemsaverne@lemiabo.com - slte web | www.eurofins. com www . .cofracfr ! ! s l_ I !
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LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 338

59650 VILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D"ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115004683-008
Wersion du : 08/02/2011 1614 Page 1 sur 1
Date de réception : 08022011
Raférence dossier : 003884NPCLILO0O4T
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon & - Flocage local groupe électrogéns
Parametres Resultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

Matériau non compact

Descripfion microscopigue en MOLP

Matériau granulzux Fibres de verre Filbres
synthétique

Traitement de I'échantilion

Nombre de preparafions

2

= Resultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d"amiante

HSG 245{MOHS 77)

Pascal Haller
Fesponsable de Production

La reproduction de ce documen? nest aulorsde gue sous Ba forme niegrale. compong 1 page(s). Le présent rapport ne congeme que l2s objels soum ‘0"-‘
alessal L'acereditation du COFRAC atieste de la competence du laboratolre pour les seuls essals cowverts par 'accradifation qui sont identfes par *.

Eurcfine LEM - Slte de Saveme

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 87701 Zaverna Cedex

Tel 02 3 911 311 - fax 03 £8 31€ £31 - e-mall  lemesaverne @lemiabo.com - slle web © www.eurcfing.com
SAS5 au capltal de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVMERME 489 D17 857 - Siref 489 017 897 00013
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27 allée du Chargement

BP 336

RAG60  WILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® &chantillon LEM : 115004683-009

“ersion du : 08/02/2011 1614 Page 1 sur 1
Date de réception : 08022011
Réfarence dossier : 003864NPCLILODD4T
CCl GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : 9 - Enduit mural beige couloir sous sal
Parametres Resultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Enduit Peinture
Descripfion microscopigue en MET
Traifement de I'échantilion Traitement au chloroforme
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX 42-050
1
[
Pascal Haller

Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est aulorisée gue sous B3 forme Inbagrale. comporie 1 pages). Le present rapport ne conceme que ks objels soum ‘O'r.‘

4 Pessal. L'accreditation du COFRAC atteste d2 la compétence du laboralolre pour les seuls essals cowwerts par I'accradiation qui sont ienties par *.

ACCREDITATION

Eurofina LEM - 5lte g8 Savarme N 11759

20 rus du KDIZ-'IE"SDE"'; - BP 20047 - 67701 Saverms Caedex Portée dispenible sur

Tal 03 63911 911 -fax 03 68 316 531 - e-mall EHEG\'E'WEQIE‘T aboucom - slle web | www eurofins com www. oofrac fr

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RC3 SAVERME 489 017 397 - 5iret 439 017 897 00013 ESSAIS
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4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 338

R3550 WILLEMEUWVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-010

Wersion du 08/02/2011 1614 Page 1 sur 1
Date de reception - Q8022011
Référence dossier : 003864NPCLILODD4T
CCl GRAND LILLE
FALAIS DE LA BOURSE
Référence &chantillon : 10 - Enduit mural marron couloir sous sol
Parametres Resuliais Mormes
Phase : 1
Description visuelle Enduit Peinture
Descripfion microscopigue en MET
Traiternent de I'"échantillon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2
Description visuelle Enduit Peinture
Descripiion microscopigue en MET
Traiternent de I'"échantillon Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la MFX 42-050

{v“ LY

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document rest autorisfe gue sous Ba forme Integrale. compone 1 page(s). Le present rapport ne congerne que ke objels soum ‘dr.‘
4 'egsal. L'accréditation du COFRALC atiesle de la compétence du laboratolra pour les seuls essals couverts par I'accraditation qul sont idensfés par ™.
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4% eurofins

BUREALU VERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

o650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115004683-011
Version du : 08M02/2011 16:14 Fage 1 sur 1
Date de réception : 08/02/2011
Référence dossier 003864MPCLILODD4T
CCl GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantilon : 11 - Plague porte réserve fioul sous sol
Parametres Resultats Maormes

Phase : 1
Description visuelle

Matériau dur

Descripfion micrascopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traiterment acide

Mombre de préparations

1

*

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MNFEX 42080

Chservation:

Fascal Haller
Responsable de Production

La totalité de I'échantillon a &té utilisée

La reproduction de ce documeni resl aulorsde gue sous Ba forme Intagrale. compone 1 pagels). Le présent rapport me congermne que kes oblets soum ‘.'r.'

Eu

rofine LEM - Zlte de Savems
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3% eurofins
LEM

BUREALU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BP 336

RAGR0  VILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D"ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-001

Version du 12/03/2011 12:23 Fage 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011
Référence dossier - N* 003846MNPCLILOO0GS

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon N*12 - Caolle carrelage marbre - 5° &tage cdté clefs circulation
Parametres Rezultatz MNormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de 'échantilion Traitement acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX 42-050
Phase : 2
Description visuelle Matériau dur Gris foncé(e)
Descripfion microscopigue en MET
Traifement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX 42-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document r'est aulorsae gue sous sa forme Intagrale. comporie 1 pageis). Le présent rapport me conceme que ks objets soum ‘.'r"
a l'essal. L'accrediation du COFRAC attiesle de 13 competence du laboratolne pour 26 S2uls eEEals cOUverts par I'accraditalion quil sont idenimes par .

ACCREDITATION
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LEM

BUREAL VERITAS SA
Mme LEPERS

27 allée du Chargemeant
BP 336

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-002
“Version du 12/03/2011 12:23 Fage 1 sur1
Date de réception : 28/02/2011
Raférence dossier : N* 003846MPCLILOD0AE
Affaire n® 2272770
CCI GRAMD LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon ; N=13 - Colle marbre mural - 5° &tage cite clefs circulation
Parametres Rezultatz HNormes

Phase: 1
Description visuelle
Descripfion microscopique en MET
Traifement de I'échantilion Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante
Phase: 2
Description visuelle
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de 'échantillon Traitement au tétrahydrofurans
Nombre de préparafions 1

colle ragréage carrelage

Adaptation de la MFX £2-050

Matériau dur Jaune

*

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX £2-080

Phase: 3

Description visuelle

Platre

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

2

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

L@ reproduction de ce document n'esl aulorisfe gue sous Ea forme Intégrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport me concerne que k2 objels soum ‘.'r.‘
4 Pegsal. L'accrediialion du COFRAC atteste de la compéience du laboratolre pour les seuls eseals couverts par l'accraditation qui sont leniles par *.

ACCREDITATION

Eurofine LEM - Site 0e Saveme N= 11751
20 rue du Kochersberg - BP S1047 - 67701 Saverne Cedex Portée dsponible sur
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BUREAU VERITAS 34
Mme LEFERS
27 allée du Chargement

BF 336
59650 WVILLEMEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-003

Version du : 121032011 12:23 Page 1 sur1
Date de réception - 28/02/2011
Raférence dossier : N* 003346NMPCLILO003S

Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon ©  N14 - Colle carrelage - 5° étage ofté clefs gaine technigue incendia
Parametres Resultats MNormes

Phase : 1

Description visuelle colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traifement de 'échantillon Traitement acide

Nombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la NEX 42-050
Phase : 2

Description visuelle Matériau dur noire Orange

Descripiion microscopigue en MET

Traiternent de I'"échantillon Traitement acide

Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la NFX 43-050
FPhuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Savermne

La reproduction de ce document rest autorisfe gue sous Ba forme Intégrale. compore 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que ke objgis soum ‘dr-‘
4 'essal. L'accréditation du COFRAL atiesle de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'accraditation qul sont identfés par ™.

ACCREDITATION

Eurcfing LEM - Slts da Saverms HE 11751
20 rue du KDC-'IE"SDE‘"E - BP 20047 - E7701 Savems Cedex Partée disponible sur

Tal 02 83 911 911 - Tax 03 £8 1€ 531 - e-mall EF'IEJ'.'E""IE'QW'T abo.com - 6l web | www_ euro’ins.com www. cofrac fr

SAS au capltal de 1 530 320 £ - APE T120B - RCS SAVERME 439 017 307 - Siret 432 097 397 00013 ESSAIS
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&% eurofins

LEM

BUREAL VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargemeant

BF 338

ROG50  VILLENEUWVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-004
Yersion du : 120302011 12:23 FPage 1 sur 1
Date de réception : 280212011
Raférence dossier N® 003846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N*15 - Magonnerie - Gaine technique WC au 5° étage comble
Parametres Fesultats Mormes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de 'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 43-080

P

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document n'esl autorsse gue sous 63 forme Intagrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que kes objets soum ‘dr-‘

3 Pegsal. L'accreditation du COFRAC atleste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'accradizlion quil sont ldenifles par *.
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NE 1175
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3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargemeant

BF 336

R9G50  WILLENEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-005

Yersion du : 12/03/2011 12:23 Fage 1 sur1
Date de réception - 28/02/2011
Raférence dossier - W® 003846MPCLILO00AS
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon M®16 - Colle carrelage devant porte bois - 5° étage comble accés beffroi
Parametres Resultats Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripiion microscopigue en MET
Traitement de 'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX £3-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduclion de ce documen: nesl autoris2e gue sous &3 forme Inteégrale. comporiz 1 page(s). Le présent rapporl me concerme que les objets soum ‘.'r-l'

A l'essal. L'accrediation du COFRAC attesle de 13 competence du laboralolne pour [es seuls essals cowwerts par I'accrédiation qul sont ienifeés par ™.

Eurofing LEM - Site de Saverne

ACCREDITATION
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LEM

BUREALU VERITAS SA

Mme LEFERS
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HO6E0  VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D"’ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-006

Yersion du : 12032011 12:23 Fage 1 sur 1
Date de réception : 2800212011
Ré&férence dossier - N® 003846NPCLILD00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon : W17 - Habillage cheminge comble - Comble 5° étage
Parametres Resultatz Hormes
Phase : 1
Description visuelle Platre Peinture
Descripfion microscopique en MET
Traitement de échantillon Traitement acide
Nombre de préparations 1
*  Resultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX 42-050

L

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savermne

La reproduclion de ce document n'est aulons2e gue sous Ba forme Intigrale. compeorie 1 page(s). Le present rapport me conceme que ke objets soum ‘.".'
a lessal. L'accredialion du COFRALC atteste de la compétence du laboralolne pour les s2uls essals couwerts par 'accraditation qui sont ienifés par .

Eurofine LEM - 31ie da Savame
20 rue du Kochersberg - BP S0047 - 87701 Saverne Cedex

Tel 03 B3 911 911 - Tax 03 £8 916 531 - e-mall - lemsavemne@lemiabo com - slle web | www_eurcfins com www. cafrac fr
‘SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERME 439 017 397 - Sired 4383 017 897 00013

Copyright Bureau Veritas 12/2010
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LEM

BUREAU VERITAS 34

Mme LEPERS

2T allée du Chargement

BF 338

59650 VWVILLEMEUVE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-007
Yersion du : 12032011 12:23 Page 1sur1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier - N® 003346MPCLILO00AS
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N*18 - Caolle + ragréage - 4° étage gaine technigque SDBE
Parametres Résultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

Colle jaune

Description microscopigue en MOLP

Matériau synthétique

Traitement de léchantillon

Nombre de préparafions

2

* Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d'amiante

HSG 245(MDHS T7)

Phase: 2
Description visuelle

Ragréage Gris rose (Indissociable, les
phases sont préparées ensemble)

Descripfiion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MFx 42-050

L

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen? n'esl auionsse gue sous Ea forme Integrale. comporie 1 page(s). Le present rapport me conceme que k2s cobjets soum ‘dr-‘
A 'essal. L'accreditation gu COFRAC atieste g la competence du laboratolne pour I 52U1s e663l5 COUVENts par I'accradiation qui sont Kenifes par *.
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27 allée du Chargement

BP 336

9550 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-008
Yersion du : 12/03/2011 12:23 FPage 1 sur1
Date de réception : 28/02/2011
Reférence dossier N*® 003846MPCLILO00GE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon :  N*19 - Colle carrelage marbre + ragréage - Coté gaine technigue cité clefs
Parametraz Reszuliate Mormes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'chantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 42-050

e

Phuaoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savermne

La reproducion de ce document n'est autorisée gue sous B3 forme Intagrale. comporie 1 page(s). Le préesent rapport ne concermne que les objets Eoum ‘dr.'

alessal. L'acerediiation gy COFRAC attesle de la compétence du laboralolre pour lee seuls essals couverts par l'acerediation qui sont lenifes par ™.
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Mme LEFPERS

27 allée du Chargemeant

BF 3326

ROG50  VILLENEUWVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-009
Wersion du : 12032011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception : 280212011
Référence dossier N* 0032846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N°20 - Colle carrelage + ragréage - 4° étage gaine technigue cdté clefs
Parametres Resultats Mormes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de l'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX £2-080

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduclion de ce document nest autorisde gue s0Us Ba forme intdgrale. compon2 1 page(s). Le présent rapport ne concerms que 25 objels soum ‘dr-‘

3 lessal L'accrediation au COFRAC atteste de 13 competence du laboratolre pour les s2Uls es6als couwerts par l'accraditalion qui sont idenifeés par *.
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BUREAU VERITAS 34

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 WVILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-010
“ersion du : 120372011 1223 Page 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011
Raférence dossier - N* 003846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon :  N°21 - Dalles faux plafond - 2° étage local technique ARRIST
Parametres Reésultats Mormes

Phase : 1
Description visuelle

Plaque semi dure

Descripfion microscopigue en MOLP

matériaux granuleux, fibres de papier,
filbres de verre

Traitement de 'échantillon

Nombre de preparations

2

*  Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d'amiante

HSG 245(MDHS 77)

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document n'est aulors2e gue sous sa farme Intagrale. comporiz 1 pageis). Le present rapport ne concerme que kes objets soum ‘.'r-l'
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SFPRARAN 1A0EN

3% eurofins

LEM

BUREALI VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BP 336

Fa650 VILLEMEUWVE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-011
Version du : 12/03/2011 12:23 Fage 1 sur1
Date de réception - 28/02/2011
Référence dossier N* 003346MFCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon © N°22 - Magonnerie intérieure - 2° étage local technigue ARRIST
Parametres Resultais Hormes
Phase : 1
Description visuelle Plitre

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide

MNombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MNFEX £3-050

e

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen: n'est aulorsée gue sous sa forme Integrale. comporie 1 page(s). Le présent rapporl ne conceme que les objets soum ‘dr-'
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&% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 VILLEMEUYE D ASCQ

RAPPORT D"ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-012

Yersion du : 120372011 12:23 Fage 1 sur 1
Date de réception - 2810272011
Référence dossier : N 003846MNPCLILO00SE

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°23 - Caolle moquette + ragréage - 2° étage bursau cdté local technique ARRIST
Parametras Reézultate Mormes
Phase : 1
Description visuelle Moquette Mousse Colle
Descripfion microscopigue en MOLP Matériau synthétique Filires synthétique
Traifement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 245(MDHS 77)
Phase: 2
Description visuelle Matériau dur
Descripfion microscopique en MET
Traitfement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX £2-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce documeni nesl aulons2e gue sous B3 forme mbegrale. compone 1 page(s). Le présent rappart ne conceme que ks objets soum ‘o'r-‘
A l'essdl. L'accrédiation du COFRAC atteste de 13 compeience du laboralolre pour les s2uls essals couwverts par 'accradifalion qul sont lenifes par *.

ACCREDITATION

Eurofing LEM - 5ite 0a Savame e 1175

20 ru2 du Kochersberg - BF 50047 - 87701 Savemns Cedex Portée dsponibie sur

Tel 02 63 911 311 - Tax 03 B8 1€ 531 - e-mall - lemsaverne@lemiabo.com - ke web | www. eurcfing.com wwew cofracir

‘SAS au capital de 1 520 320 € - APE T120B - RC3 SAVERME 489 017 857 - Slret 433 017 89700013 EESAIS

S e e me e e e e IV WUVD UV e 1 1 I N T 1 s el

Copyright Bureau Veritas 12/2010 Page :69/119 Du : 31/05/2011



SEPRARAN VANA

3% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-013
Version du : 12/03/2011 12223 Fage 1 sur1
Date de réception - 281022011
Référence dossier : M* 003846NFCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon © W24 - Colle carrelage - 27 étage gaine technique WC
Parametres Fezultate Marmes
Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Description microscopigue en MET

Traitemeant de I'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MNEX £2-050

e

Phuac Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce documeni n'est autonsde gue sows 6a forme Inbagrale. componie 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soum ‘.'r-‘
A 'essal L'accreditaion du COFRAC alieste de i3 compeience du laboralolre pour [e6 $2U15 e6Eals couverts par l'accradialion qul sont identiles par .
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&% eurofins
LEM

BUREAL WERITAS 34
Mme LEPERS

27 allée du Chargement
BF 336

59650 VILLEMEUWE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-014
Yersion du : 12/03/2011 12223 Fage 1 sur1
Date de réception - 2810272011
Référence dossier M* 003846NPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCI GRAMD LILLE
LILLE PALAIS DE LABOURSE
Référence échantillon :  N°25 - Ragréage + colle moguette - 2° étage bureau 218
Parametres Reszultate Maormes
Phase : 1

Description visuelle

Plaque semi dure Colle jaune Mousse
Moquette

Descripfion microscapique en MOLP

Matériau granuleux Fibres de bois Matériau
synthétigue Fibres synthétique

Traifement de I'échantillon

Nombre de préparafions

2

* Résultat de 'analyse par MOLP

Pas de fibre d’amiante

HSG 2428{MDHS 77)

Phase: 2
Description visuelle

Ragréage

Description microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la WFX 43-050

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduclion de ce documen? n'est aulonsee gue souws Ea forme ntagrale. comporiz 1 pages). Le present rapport me conceme que ks cbjels soum ‘dr-‘
A l'essal. L'acerediiation du COFRAC atieste de la compeience du laboralolre pour les s2uls eseals couverts par l'accraditation qui sont ldenifles par ™.
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SEPRARAN VANA

3% eurofins
LEM

BUREAL WERITAS 54
Mme LEPERS

27 allée du Chargement
BF 336

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008596-015

“ersion du : 1200372011 12:23 Page 1 sur1
Date de réception 28/02/2011
Référence dossier : M* 003846NFCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N°26 - Joint porte coupe-feu - 2° étage local technigue salle Vauban
Parametres Fezultate Marmes
Phase : 1
Description visuelle Bois Papier
Descripfion microscopigue en MOLP Matériau granuleux Fibres de bois Fibres
de papier
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparafions 2
*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HSG 248{MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Joint
Descripfion microscopique en MET
Traitament de l'échantillon Traitement au tétrahydrofurans
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de |a NFX 42-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documeni n'est autonsde gue sows 6a forme Inbagrale. componie 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soum ‘.'r-‘
A 'essal L'accreditaion du COFRAC alieste de i3 compeience du laboralolre pour [e6 $2U15 e6Eals couverts par l'accradialion qul sont identiles par .
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SFPRARAN TEMAN D

4% eurofins
LEM

BUREAL WERITAS 54

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

2G50  VILLEMEUVE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-016
Version du : 12/03/2011 12:23 Page 1sur1
Date de réception - 28/02/2011
Référence dossier : N 003846NFCLILOD0ES
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N°27 - Colle carrelage - 1 ° étage gaine technigue WC
Parametrez Rezultate Maormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de 'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
= Résultat de 'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la MFX 42-050
Phase: 2
Description visuelle Matériau dur Gris foncéje)
Descripfion microscopiqgue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
= Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX 42-050

e

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce documeni n'est autons2e gue =ous 53 farme inbagrale. compone 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que ks objeis soum ‘oir-‘
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4% eurofins

LEM

BUREAU VERITAS 34

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650  VILLEMEUWE D ASCO

RAPPORT D'AMALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-017

Version du : 1200302011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier N* 003846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence &échantillon : N°28& - Colle falence murale verte - 1° &tage cuisine présidence
Parametres Resultats MNormes
Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Description microscopique en MET

Traftement de I'Schantilion

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d"amiante

Adaptation de la MFX £2-050

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen: n'est autonsde gue soUs Ba forme nt2grale. comporie 1 pageis). Le present rapport ne conceme que s objels Eoum ‘o'r-'

al'essal L'accreditation du COFRAC atteste de 13 compeience du laboratolre pour 86 S2Uls eEEals cowwerts par I'accraditalion qui sont identMes par *.
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4% eurofins
LEM

BUREALU VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargemeant

BP 336

9650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-018

Wersion du : 120372011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception - 280242011
Raférence dossier N 003846NPCLILOO0SE

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon ; N*29 - Colle plinthes - 1° étage cuisine présidence
Parametres Resultats Normes

Phase : 1

Description visuelle colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de 'échantillon Traitement acide

Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la MNFX £2-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen? rest autorsde gue sous Ea farme Intégrale. comporie 1 page(s). Le preésent rapport ne conceme que ks objels soum ‘.'r.‘
A lessal L'accrediation du COFRAC atteste de la compelence du laboratolne pour [e6 S2uls BEEAlS COUVENS par l'accradnation qui sont kKenimes par *.
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4% eurofins

LEM

BUREALU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BP 336

9550 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® &chantillon LEM : 118008596-019

Wersion du - 12/03/2011 1223 Page 1 sur 1
Date de réception - 28022011
Référence dossier : N® 003846MPCLILOO0EE
Affaire n® 2272770
CClI GRAND LILLE
LILLE PALAIZ DE LA BOURSE
Référence échantillon : W30 - Colle carrelage - 17 &tage cuisine présidence
Parametres Reszultats Mormes
Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparations

1

= Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

P

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce document rlesl autorsse gue sous B3 forme Intdgrale. compone 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que ks objets soum ‘.'r.'

al'essal. L'accrediiation du COFRAC atleste de la compétence du laboralolre pour les s2uls essals couverts par l'accrédifation qul sont lentlés par *.
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SEPRARAN VA0

4% eurofins
LEM

BUREALI VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 VILLENEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-020

Wersion du : 12032011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier - N* 003846MPCLILOD0AS

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon MN731 - Colle carrelage - 1° étage cuisine présidence
Parametres Rezultats MNormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripiion microscopigue en MET
Traitement de 'schantillon Traiternent acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la NFX 42-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document rest autorsde gue sous 53 forme Int2grale. compore 1 pageis). Le présent rapport me concerme que k2s objets soum ‘.'r.'
alessal L'accredialion du COFRAC atiesle de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couwverts par l'accrédifation qul sont leniifies par °.
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SEIRAIANI 1AW D

4% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS SA

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BF 336

R2550 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-021

Wersion du : 12032011 12223 Fage 1 sur 1
Date de récaeption : 280272011
Référence dossier N* 0D32346MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon ;.  N°32 - Plafond - 17 étage cuisine présidence
FParametres Reszultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle Bois
Descripfion microscopique en MOLP Matériau granuleux Fibras de bois
Traitement de I'échantilion -
Nombre de préparations 2
* Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 245({MDHS 77)
Phase: 2
Description visuelle Matériau hétérogéne
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de l'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de 'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document n'est aulonsfe gQue sous Ba forme Inbagrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport me conceme que k2e objels soum ‘.'r-‘
A essal L'accreditation du COFRAC atteste de 13 competence du laboratolre pour Ies S2Uls BE5alS COUverts par l'accradiation qui sont idenifes par *.
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3% eurofins
LEM

BUREALU VERITAS 5A

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

R9650 WILLENEUVE D ASCQO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-022

Wersion du : 1210372011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception - 28022011
Référence dossier M* 0032346MPCLILOOOSE

Affaire n® 2272770
CClI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon - N®33 - Plafond - Plafond cage escalier cuisine présidence 1° étage
Parametres Resultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Bois
Descripfion microscopique en MOLP Matériau granuleux Fibres de bois
Traitement de l'échantillon -
Nombre de préparafions 2
*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HEG 245{MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Matériau hétérogéne
Descripfion microscopiqgue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de l'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la NFX £2-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce documeni n'est aulons2e gue sous &3 forme Intdgrale. comporie 1 pageis). Le present rapport me conceme que ke objets soum ‘.'r.'
4 lessal. L'acereditation du COFRAC atteste de la competence du laberalolre pour le6 seuls essals cowserts par l'accraditation qul sont ientflés par .
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4% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

RGG50  VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 118008596-023

Yersion du : 12032011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception : 280212011
Référence dossier : N* 0D3346MNPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N°34 - Colle carrelage - 27 étage ex-hibliothéque

SFPRAPAN VaNA D

Parametres

Resultats

Normes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traiterment acide

Nombre de préparafions

1

Pas de fibre d"amiante

Adaptation de la MFX £2-080

* Résultat de I'analyse par MET

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproducton de ce document n'est autorisée gue sous B3 forme inbagrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que ke objels soum ‘dr-‘
A lessal. L'accrediistion du COFRAC atlesle de la compétence du laberatolre pour lee seuls eesals cowverts par l'accradizlion qui sont Kentifés par *.

Eurofine LEM - 5lie de Savems

20 rue du Kochersberg - BF 20047 - 87701 Saverns Cedex

Tel 03 653 911 311 - Tax 03 &3 31€ 531 - e-mall : lemsavemne@lemiabo.com - slle web | wiww_eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 £ - APE 71208 - RCS SAVERME 489 D17 827 - 5ire? 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 80/119

ACCREDITATION
NE 11724
Portée dspenible sur
WWW.Cofrac T

ESSAIS

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Du : 31/05/2011



SEPRAPAR 1AM AN D

4% eurofins
LEM

BUREALU VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargement
BF 336
R9650

VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° &chantillon LEM : 115008596-024
Wersion du - 120032011 12:23 FPage 1 sur 1
Date de réception - 2810212011
Référence dossier - N° 003346NPCLILOD0BE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N°35 - Ragréage + colle revétement de sol - Circulation 2° étage
Parametres Resultats Hormes

Phase : 1
Description visuelle

Colle jaune

Description microscopiqgue en MOLP

Matériau synthétique

Traitement de l'échantillon

Nombre de préparations

2

*  Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d’amiante

HEG 243{MDHS 77}

Phase: 2
Description visuelle

Ragréage

Descripfion microscopique en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptaton de la MFX £2-050

Phase: 3
Description visuelle

Plaque souple

Descripfion microscopique en MET

Traitement de I'échantilion

Traitement au tétrahydrofurans

Nombre de preparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptaton de la MFX £2-050

e

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen? mest aulors2e gue sous sa forme Inbagrale. comporie 1 pages). Le present rapport ne conceme que l2s objels soum ‘dr.‘
3 l'essal L'accréditation du COFRAC atieste de la compétence du laberalolre pour les s2uls essals cowwerts par 'accraditation qul sont Kentfes par *.

Eurofing LEM - Slie de Saveme
20 rue du Kogchersberg - BP 50047 - 67701 Savems Cedex

Tal 02 B3 211 211 -1ax 03 £8 31E 531 - e-mall : lemsaverne @iemiabo.com - Blbe web | Www_eursfins. com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERME 439 017 387 - Slred 432 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

ACCREDITATION
NE =172
Portée dispenibie sur
www cofrac fr

ESSAIS

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Page : 81/119

Du : 31/05/2011



SEPRARANI 1000

4% eurofins

LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 WILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N échantillon LEM : 115008596-025

Wersion du 120372011 12:23 Page 1 sur1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier N* 003846MPCLILOD0SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAMD LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon N*36 - Ragréage + colle moguette - 1° étage placard bureau président CCIR
FParametres Resultats Mormes
Phase : 1

Description visuelle

Moquette Colle jaune

Descripfion microscopique en MOLP

Matériau synthétique Filires synthétique

Traiterment de 'échantillon

Nombre de préparafions

2

= Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d’amiante

HSGE 245(MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle

Ragréage

Description microscopique en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

= Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX £2-050

L

FPhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce documeni nest auiorsse gue sous Ba forme Inb2grale. compore 1 page(s). Le present rapport me conceme que s objeis soum ‘.Ir.'
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SEPRARAN Va0EN0

3% eurofins
LEM

BUREALI VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BP 336

R3650 VILLEMEUWE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-026

YWersion du 12032011 1223 Fage 1 sur1
Date de réception - 28/02/2011
Raférence dossier : N® 0032846MPCLILO0DSE

Affaire n® 2272770
CCl GRAMD LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon MN=37 - Colle plinthes - 17 étage rue de la Clef gaine technique coté ascenseur

Parametres Resultats MNormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripfion microscopiqgue en MET
Traitement de I'achantillon Traitement acide
Nombre de préparations 1
= Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFx 43-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document rest autorisde gue sous 63 forme Intégrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport me concerme que les objets soum ‘."-‘
alessal L'acerediiation du COFRAC atiesle de la compétence du laboralolre pour les seuls essals cowverts par l'aceraditation qul sont leniifies par *.

ACCREDITATION

Eurofing LEM - 5lte de Savame N® 11759

20 rus du KDE'IE"’SDE"’; - BP 20047 - 87701 Zaverna Cadex Portée disponible sur

Tal 03 B3 911 811 -Tax 03 £8 316 531 - e-mall !NEJ\IE"‘IE@IET AL0.COM - Blle web | WWW._eUrofIing. com www . cofracfr

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RC3 SAVERME 489 017 357 - Siret 439 017 897 00013 ESSAIS
Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1 N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010 Page 1 83/119 Du : 31/05/2011



SFP-RARANI 1AW D

4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

RE650  VILLEMEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596027
Yersion du - 120372011 12:23 Fage 1sur 1
Date de réception - 28/02/2011

Reférence dossier : N* 0D3846NPCLILO0DSS

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALALS DE LA BOURSE

Référence échantillon ; N738 - Colle carrelage - 1° étage gaine technique coté ascenseur rue de la Clef
Parametras Resultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 42-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document rest autorsge gue sous 6a farme Int2grale. compore 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que ke objets soum ‘0".‘
3 'essal L'accreditation du COFRAC attesle da la competence du laboralolre pour les s2Uls eBEals COLWErts par I'accraditation qui sont idensiés par *.
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SEPRARAN 1w a

3% eurofins

LEM

BUREAL VERITAS SA
Mme LEPERS

27 allée du Chargement
BP 336

59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118008596-028
“ersion du : 12032011 12:23 FPage 1 sur 1
Date de réception - 28022011
Rafarence dossier : MN*® 003846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : WN*39 - Dalles faux plafond - 1 * étage salle reprographie
Parametres Reszultate Mormes

Phase : 1
Description visuelle

Plaque semi dure

Descripfion microscopigue en MOLP

matériaux granuleusx, fibres de papier,
fibres de verre

Traitement de I'échantillon

Nombre de préparations

2

* Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d"amiante

HSG 245(MDHS 77)

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document n'est autorsde gue sous 63 forme Intégrale. compeone 1 pageis). Le présent rapport ne concermne que kes objets soum ‘.".‘

4 M'essal. L'accreditation du COFRAC atleste de la compéience du laboratolre pour les s2uls essals couverts par I'acerzdizlion qui sont ierifles par *.
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SFPRARAN VA0EN D

4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

RaEs0  VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008596-029

Yersion du : 1200302011 12:23 Fage 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011
Référence dossier N* 0032846MPCLILO0DSE
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N40 - Plafond - 1 ° étage plafond salle reprographis
Parametres Résultats Hormes
Phase : 1
Description visuelle Plitre Peinture
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de I'échantilion Traiternent acide
Nombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFx 42-050

e

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce documen: n'est aulorizée gue sous sa forme Intdgrale. comporie 1 pageis). Le présent rappart ne concerne que kes objets soum ‘oir.'
4 'essal. L'accreditation du COFRAC atiesle de la compétence du laboraloire pour les seuls essals cowverts par l'accradifallon qul sont ldenties par *.
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4% eurofins

LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BP 336

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIALX

N® échantillon LEM : 115008596-030

“ersion du : 120302011 12:23 Page 1 sur 1
Date de réception 28/02/2011
Référence dossier N 003846MPCLILO00SE
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : M=41 - Colle carrelage - Entresol gaine technique rue de la Clef
Parametres Resultats Normes
Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopique en MET

Traitement de I'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparations

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MEX £2-080

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen: mest autonsse Que soUs Ba forme ntagrale. comporie 1 pageis). Le présent rapport ne conceme que 2 objeis Eoum ‘dr-‘
a 'essal. L'accrediiation du COFRAC atteste de la competence du laboratolre pour les seuls essals cowwerts par 'accrédiation qui sont idensfés par *.
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SFP-RAPANI 1300

4% eurofins

LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 338

RaG50  VILLENEUWVE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008284-001
“ersion du : 030372011 13:24 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier N® 003364NPCLILOODS
Affaire n® 2272770
CClI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N 42 - Colle faience murale - Sisol trémie ascenseur/gaine
Parametres Resultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Description microscopique en MET

Traftement de I'chantilion

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante Adaptation de la NFX £3-050

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reprodection de ce documen? n'est aulorns2e gue sous sa forme Int2grale. comporz 1 page(s). Le preésent rapport me conceme que ks objeis soum ‘.'r-‘
4 l'essal L'accrediation du COFRAC aliesle de la competence du laboralolre pour les s2uls essals couverts par l'accradiialion qul sont idenifés par ",
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SEP-RAFANI 1EN A0

3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336
59650

VILLENEUWVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N échantillon LEM : 115008284-002
Version du : 03/03/2011 13:24 Fage 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier - N 003864NPCLILO00S
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon ©  N° 43 - Ragréage + revétement de sol + colle - Entresol - cage escalier porte E12
Parametres Resultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

Colle jaune

Descripfion microscopique en MOLP

Matériau synthétigue

Traitement de 'échantilion

Nombre de préparations

2

= Résultat de 'analyse par MOLP

Pas de fibre d’amiante

HSG 245{MDHS 77)

Phase: 2
Description visuelle

Plaque souple rose bleu Beige

Descripfion microscopique en MET

Traitement de 'échantilion

Traiternent au tétrahydrofurane

Nombre de préparations

1

= Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MFX 42-050

Phase: 3
Description visuelle

Plaque souple Beige

Descripfion microscopique en MET

Traitement de 'échantilion

Traiternent au tétrahydrofurans

MNombre de preparafions

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la NFX £2-D80

Phase: 4
Description visuelle

Ragréage

Descripfion microscopique en MET

Traiterent de I'échantilion

Traitement acide

MNombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX £2-D80

Phuac Bui

Chef de Groupe
Site de Saverne

e

La reproduction de ce documen! n'est autorsde gue sous sa forme Int2grale. compore 1 page(s). Le présent rapport me conceme que kes objets soum ‘oir-‘
d I'essal L'accréditaion du COFRAC atteste de 13 compétence du laboratolre pour les seuls essals cowserts par I'aceraditation qul sent ideniflés par ™.
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SEP-RARANI 1A

3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 WVILLENEUYE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* échantillon LEM : 115008284-003
Version du : 03/03/2011 13:24 Fage 1 sur 1
Date de réception 28/02/2011
Raférence dossier N* 003264MPCLILOODS
Affaire n® 2272770
CCI GRAMD LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N 44 - Mastic fenétre bois - Entresol cage escalier porte E12
Parametres Resultats Mormes
Phase : 1

Description visuelle

Mastic

Descripfion microscopigue en MET

Traiternent de I'échantillon

Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations

1

= Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

L

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce document nest uiorsse gue sous Ba forme ntagrale. comporne 1 page(s). Le present rapport ne conceme que ks objeis soum ‘.ir-‘
a l'essal. L'accréditation du COFRAL atteste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par 'accrédiation qul sont Kenifés par *.
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SEPRARAN] 1WA

4% eurofins
LEM

BUREAUVERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 VILLEMEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008284-004

Version du : 030372011 1324 Fage 1 sur1
Date de réception 280202011
Référence dossier - N* 003864NPCLILOO0ST

Affaire n® 2272770
CCI GRAMD LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 45 - colle faience murale - entresol cuisine cdté jardin d'hiver

Parametres Resultals Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Description microscopiqgue en MET
Traifement de I'échantilion Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MNFX 43-050
Phase : 2
Description visuelle Platre
Descripiion microscopigue en MET
Traitement de I'échantilion Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de 'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MEX £2-050
Phuoc Bui

Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen: mest autorsde gue sous 6a forme Intdgrale. comporie 1 pageis). Le présent rapport me conceme que ke objets Eoum ‘dr-'
A 'essal L'accreditalion du COFRALC alleste de la competence du laboratolre pour s seuls eseals cowwerts par I'accrédialion qul sont ldentfes par °.

ACCREDITATION

Eurcfing LEM - Slte de Savame ME 11751

20 rue du KDE-'IE'SDE"’; - BP 20047 - 67701 Saverns Codex Portée dispenible sur

Tal 03 B8 911 911 - fax 03 88 216 531 - e-mall ENEJVE'WE@lET aboocom - ke web | waw eurofing com www . cofracfr
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SFPRAFAMI 1 AMAG

4% eurofins

LEM

BUREAL VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

ROG50 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008284-005

Wersion du : 03/03/2011 1324 Fage 1 sur1
Date de réception : 28/0272011
Référence dossier - N* 003364MPCLILOD0ST
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon MN* 46 - Colle carrelage marbire - Galerie du port - Entresol
FParametres Reszultats Mormes
Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopique en MET

Traitement de l'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparations

1

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX £3-050

* Résultat de I'analyse par MET

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce document n'est autorisse gue sous Ea forme Intagrale. comporie 1 pageis). Le present rapport me concerme que les objets soum ‘dr-‘

3 I'essal. L'accréditation du COFRAC atteste de 13 compétence du laboratolre pour le6 s2uls essals couverts par l'accréditation qui sont identifes par *.

Eurofima LEM - Elte da Savems

20 rue du Kochersberg - BP S0047 - 67701 Zawermna Cadex

ACCREDITATION

M 1473

Porbée disponible sur
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SEPRAAMI TA A0

3% eurofins
LEM

BUREAL WYERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement

BPF 336
59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008284-006

Version du : 03/03/2011 13:24
Date de raception : 280212011

Référence dossier : M* 003864NFCLILO00Y

Affaire n® 2272770

CCI GRAMD LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 47 - Colle de faience murale - 2& étage - WC hommes

Page 1 sur 1

Parameétres Fesuliats

Mormes

Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage

Description microscopigue en MET

Traitemeant de I'échantillon Traitement acide

Nombre de préparafions 1

*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MNEX £2-050

e

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproduction de ce document n'est aulorisge gue sous Ea forme Inbagrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que kes objets soum ‘dr-‘
4 M'essal. L'accreditation du COFRAC atieste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'accradifation qul sont identfes par .

Eurcfina LEM - Slte da Savame
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 87701 Zavems Cedex
Tel 03 63 911 211 -Tax 03 &8 316 531 - e-mall  lemesaverne @emiabo.com - slle web ;| www_eurofins.com

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERME 4380 017 357 - Sired 439 017 897 00013
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SEPRAPAN TamAr D

4% eurofins
LEM

BUREAUVERITAS
Mme LEFERS

27 allée du Chargement
BF 336

59650 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008284-007
“ersion du : 00372011 13:24 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier M* 0032864MPCLILO00ST
Affaire n® 2272770
CCI GRAMND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
Référence echantillon :  N° 48 - Colle camelage mosaigue bleue - RAC entrée "Lille Ancien”
Parametres Resulatz Mormes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion micrascopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de 'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante Adaptation de la MFX £2-050

P

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saveme

La reproduction de ce documen: n'est autonsde gue SOUs Ba formE ntEgrale. compone 1 pageis). Le present rapport me conceme que ke objets soum ‘olr-‘
Alessal Laccrediation du COFRAC atieste de 13 competence du laboratolre pour [e6 s2uls es6als cowwerts par I'accradiation qui sont lenifes par ™.

ACCREDITATION
Eurofineg LEM - 3lte da Saveme N® 11751
20 rue du Kaochersberg - BP 50047 - 67701 Saverns Cedex Fortée disponibie sur
Tl 02 63 911 311 - Tax 03 £3 31€ 531 - e-mall - lemsaverne@lemiabo.com - Elte web | www.eurcfing. com www.cofracir

ESSAIS

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERME 439 017 357 - Siret 439 017 597 00013
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SEP-RARAN 1A

&% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFERS

27 alliée du Chargement

BP 338

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008284-008

“ersion du : 03/03/2011 13:24
Date de raception : 28/02/2011
Référence dossier : N° 003864MPCLILO00S
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIZ DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 49 - Mastic fenétre bois - WC hommes au 4& &tage

Fage 1 sur 1

Paramétres Reézultatz

Mormes

Phase : 1
Description visuelle Mastic

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de l'échantilion Traitement au tétrahydrofurans

Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

e

Fhuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Savemne

La reproducton de ce document n'est autorisge gue sous Ba forme mbagrale. comporie 1 pageis). Le present rappart ne conceme que s objets soum ‘.'r-‘
4 Pessal. L'accreditation du COFRAC afieste de la compétence du laboralolre pour les seuls essals couverts par 'actradialion qui sont lenifes par .

Eurofine LEM - 3lte da Saverme

20 rue du Kochersberg - BF 50047 - 67701 Sawemna Cedex

Tel 03 63 911 211 - 1ax 03 £8 216 531 - e-mall : iemesaverne@iemiabo.com - slte web | www_eurcfing.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERME 489 017 827 - Siret 489 017 897 00013
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SFPRAPAN VANAND

4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 338

5AG50  VILLEMEUVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008320-001

Wersion du 04/03/2011 1549 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier : N 003264MPCLILO0101
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 50 - colle carrealge = ragréage - RdC loge concierge
Parametres Resultats MNormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descriplion microscopique en MET
Traitement de 'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documen? n'est aulonsse gue soLs B3 forme inbagrale. compome 1 page(s). Le present rapport me conceme que s objeis soum ‘o'r.‘

a lessal. L'accrediiation du COFRAC atteste de 13 compétence du laboratolre pour les seuls essals coweerts par I'accraditation quil sont ienifles par *.

ACCREDITATION

Eurofing LEM - Zlie da Savame N® 11759

20 rue du HDE-'IE'SDE"; - BF 50047 - 67701 Savweme Cedex Portée dspenible sur
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4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 338

RAG50  VILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008320-002

Wersion du : 04/03/2011 15:45 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier : N* 003864NPCLILO0101
Affaire n® 2272770
CCI GRAMD LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N° 51 - Magonnerie murale - Loge concierge RAC
Parametres Resultats MNormes
Phase : 1
Description visuelle Matériau dur Peinture
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adzptaton de la NFX 42-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documen? n'est aulons2e gQue sSOUE Ba forme intagrale. compone 1 page(s). Le present rapport ne conceme que i2s objeis soum ‘o'r-‘
aressal L'accreditation du COFRAC ateste d2 la compeience du laboratolne pour les s2uls e66als cowverts par I'accrédialion qui sont lentilés par ™.

ACCREDITATION
Eurofing LEM - 3lte da Saveme

N® 11751
20 rue du KDCJE'SDE"; - BF 50047 - §7701 Zaveme Cadex Portée dsponible sur
Tl 03 B3 911 911 - fax 03 £8 916 531 - e-mall Er“'lEavE"IE@lE'T abo.com - slte web | www eursfins. com www .cofracfr
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERME 439 017 397 - Slrel 439 017 897 00013 ESSAIS
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SEPRARANT TEM A

3% eurofins
LEM

BUREALU WERITAS
Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N échantillon LEM : 118008320-003

Wersion du 04/03/2011 1549 Page 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Raférence dossier : N* 003854MPCLILOO101
Affaire n® 2272770
CCl GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 52 - Magonnerie - Enfrée cave RdC rue de I3 clef
Parametres Resuliaiz Mormes

Phase : 1
Description visuelle

Matériau dur Peinture

Descripfion microscopique en MET

Traitement de l'échantiion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documeni n'est autorsse gue s0Us Ba farme Intdgrale. compone 1 page(s). Le présent rapport me concemse que B objeis soum ‘.ir.'
3 'essal L'accrédiiation du COFRAL atteste de la compé&ence dulaboratolrs pour les seuls essals couverts par 'accraédiation qul sont lenifés par ™.

Eurofing LEM - Sits o8 Savems
20 rue du Kochersberg - BF 50047 - 87701 Saveme Cedex

Tl 02 B3 911 311 - fax 03 B8 HE £31 - e-mall - lemsaverne@lemiabo.com - slte web © www. eurcfins. com
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SFP-RAPAN 1 0EN

3% eurofins

BUREAU VERITAS

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BPF 336

59650 WILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008320-004
Version du : 04/03/2011 1549 Fage 1 sur 1
Date de réception - 280212011
Référence dossier : MN* 0D3864NPCLILOD101
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N° 53 - Plafond - RAC cage escalier accés sono
Parametras Resultatz Mormes
Phase : 1

Description visuelle

Matériau dur Peinture

Descripfion microscopique en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparafions

1

= Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX £42-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorsde gue sous B3 forme Imtdgrale. comporie 1 page(s). Le présent rapport me conceme que BE objets Eoum ‘dr-‘
A ressal L'accredialion du COFRAC atieste de la compélence du laborabolra pour les $2Uls 2EEalE COUWErts par I'accraditalion qui sont idenies par *.

Eurofine LEM - 3lte da Savame

20 rue du Kochersberg - BP £0047 - 7701 Saverne Cadex

Tél 03 B3 911 211 - Tax 03 B3 216 531 - e-mall - lemeavernef@iemiabo com - sllE web | www_eursfing com
SAS au capltal de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERME 439 017 857 - Sirel 483 017 397 00013
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SEPLRAIAN] 1AW D

4% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

52650 VILLEMEUWE D ASCQO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* échantillon LEM : 118008320-005
Yersion du : 040272011 1549 Fage 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011

Référence dossier N® 003364MPCLILOO101

Affaire n® 2272770
CCIGRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon :  N° 54 - Rev sol + colle + ragréage - Pente accés salle Descamps RdC
Parametras Rezultatz Mormes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopigue en MOLP Matériau synthétique
Traitement de 'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 243(MDHS 77)
Phase: 2
Description visuelle Plagque souple
Description microscopigue en MET
Traitement de 'échantillon Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 42-050
Phase: 3
Description visuelle Ragréage
Description microscopigue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de preparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la MFX 42-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documeni n'est autoris2e gue sows 6a farme Intdgrale. compore 1 page(s). Le present rapport me conceme que ke objets soum ‘d'-‘
A 'essal L'accreditaion du COFRAC atteste de 13 compelence du laboratolne pour [e6 $2UIs eEEAIs COLWErs par I'accraditalion qui sont idenies par *.

ACCREDITATION
Eurofing LEM - Slte 0o Savems

N® 14754
20 rue du KDIHE"SDE'; - BF 20047 - 67701 Saverns Cadex Portée disponible sur
Tal 03 &5 911 311 - 1ax 03 B3 916 531 - e-mall : lemsaverne@lemiabo.com - sle web | www eurofins com WWW.oaTrac T
SAS au capital de 1 530 320 € - AFE 71206 - RCS SAVERME 439 017 397 - Slret 439 017 89700013 ESSAIS
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SEPRARANI 1EW A0

3% eurofins
LEM

BUREAUVERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BP 336

G650 VILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008320-006
Yersion du : 04/0372011 1549 Fage 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011

Référence dossier : M 003864MPCLILO0101

Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon . N° 55 - Ragréage + colle moquette - entrée couloir direction 3é étage
Parametres Reszultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune Bois
Descripfion microscopique en MOLP Matériau synthétique Matériau granuleux

Fibres de bois
Traitament de 'échantillon -

Nombre de préparations 2
*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 243(MDHS 77)
Phase: 2

Description visuelle Ragréage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de "échantillon Traitement acide

Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la MFX £3-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documen? nest auiorsée gue sous B3 forme imb2grale. comporie 1 page(s). Le present rapport ne concerme que l2s objets soum ‘.'r.'
3 Pessal. L'acereditalion du COFRAC atieste de la compélence du laboralolre pour les seuls eesals couverts par 'accraditation qui sont leniilés par ",

ACCREDITATION

Eurcfing LEM - 5lis de Saveame N® 19754

20 rue du KDC'IE"SDQ"; - BP 50047 - 67701 Savarna Cadex Porbée disponible sur

T2l 03 B& 311 911 - fax 03 B8 316 531 - e-mall EI""IEG'\.'E""W@lE'T aboocom - sl web | www_eurcfins com www.cofracfr
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Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

9650 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008320-007
Version du 04/03/2011 1549 FPage 1 sur 2
Date de réception - 2810212011

M® 003864MPCLILODT01

Affaire n® 2272770

CClI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

M 56 - Colle camelage + rev. sol + ragréage - 3éme étage escalier service gaine technigue

Référence dossier -

Reférence echantillon ;

Parametres Resultatz Hormes

Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Descripfion micrascopigue en MOLP Matériau synthétique
Traitement de I'échantillon -

Nombre de préparations 2
*  Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante

Phase: 2

HZG 245{MDHS 77}

Description visuelle

Plaque souple Vert

Descriplion microscopigue en MET

Traitement de I'échantillon

Traitement au tétrahydrofurans

Nombre de préparations

1

®

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre damiante

Adaptation de la MFX 42-050

Phase : 3

Description visuelle

Plaque souple bleu

Descriplion microscopigue en MET

Traitement de I'échantillon

Traitement au tétrahydrofurans

Nombre de préparations

1

*

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre damiante

Adaptation de la MFX £2-050

Phase: 4

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Descripfion microscopique en MET

Traitement de I'échantillion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d"amiante

Adaptation de la MFX 42-050

La reproduction de ce document rest autorzde gue sous Ba farme Intégrale. compore 2 page(s). Le présent rapport me concemne que ks objels soum ‘.'r.'
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3% eurofins

LEM

BUREAL WERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

RG650  VILLENEUWE D ASCQO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008320-008
Wersion du : 04/0372011 1549 Fage 1 sur 1
Date de réception : 28/02/2011
Référence dossier : M 003864MPCLILO0101
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Réference échantillon M® 57 - Colle carrslage - 3& &tage gaine technigue WC
Parametres Reszuliaiz Mormes

Phase : 1

Description visuelle

colle ragréage carrelage

Description microscopigue en MET

Traitement de 'échantillon

Traitement acide

Nombre de préparations

1

*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la MFX 42-050

Lucie ROUSSEVILLE

Responsable de Département

La reproduction de ce document rest autorisée gue sous B3 forme Imb2grale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne concerme que l2E objets soum ‘.".'

a l'essal L'accrédilation du COFRAC atiesle de la compétence du laboralolne pour 66 s2uls eEsals couverts par 'accréditation qui sont identfes par *.
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4% eurofins

LEM

BUREAL VERITAS

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

52650 VILLEMEUWE D ASCQO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008320-009
Yersion du : 040272011 1549 Fage 1 sur 1
Date de réception - 28/02/2011
Référence dossier : M 0D3264MPCLILO0101
Affaire n® 2272770
CCIGRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon :  N® 58 - Joint gris sur porte coupe feu - S/sol local groupe électrogéns
Parametras Rezultatz Mormes
Phase : 1

Description visuelle

Mousse

Description microscopigue en MOLP

Matériau synthétique

Traitement de I'échantillon

Nombre de préparations

2

* Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d'amiante

HSG 248(MDHS T7)

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce documeni n'est autoris2e gue sows 6a farme Intdgrale. compore 1 page(s). Le present rapport me conceme que ke objets soum ‘d'-‘
A 'essal L'accreditaion du COFRAC atteste de 13 compelence du laboratolne pour [e6 $2UIs eEEAIs COLWErs par I'accraditalion qui sont idenies par *.
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4% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BF 336

ROGA0  VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008320-010

Yersion du : 04/03/2011 15459 Fage 1 sur1
Diate de réception 28/02/2011
Référence dossier - N* 0D32B4NPCLILOD10Y
Affaire n® 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N® 59 - Intérieur porte coupe feu - Sisol local groupe électrogéns
Parametres Resultatz HNormes
Phase : 1
Description visuelle Laine de verre hétérogéne
Descripfion microscopique en MOLFP Matériau synthétique Fibres synthétique

Fibres da veme

Traitement de léchantilion -

Nombre de préparafions 2

*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante

HEG 248({MDHS 77)

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est aulonsde gue sous Ea forme nbagrale. componz 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que iBE objels soum ‘oir.‘

A lessal L'accréditation du COFRAS atleste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals cowverts par 'acocraditation qui sont identes par *.
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&% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LAUDE

27 allée du Chargement

BF 336

ROGR0  VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008726-001

Wersion du - 07/03/2011 21.02 Page 1 sur 1
Date de réception - 030372011
Raférence dossier 003 864 NPC LIL 00 102
MN=AFF 2272770

CCl Grand Lille
Site : Lille - Palais de Iz Bourse

Référence echantillon : W60 - Caolle carrelage mosaique - Entresol hiblicthégque
Parametrez Rezultate Maormes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage Joint
Descripfion microscopique en MET
Traifement de I'chantilion Traitement acide
Nombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 22-050

A

Fabrice FENTECQTE
Technicien en charge des analyses

La reproducion de ce document n'est aulorisze gue sous sa forme Inbagrale. comporie 1 pageis). Le present rapport ne concerme que les objets soum ‘.'r.'
4 lessal. L'accréditation du COFRAL atieste de la compétence du laboralolre pour les seuls essals couverts par 'accradialion qui sont lentfes par .
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3% eurofins
LEM

BUREAUVERITAS

Mme LALDE

2T allée du Chargement

BPF 336

9650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115008726-002

Wersion du : 07/03/2011 21:02 Page 1 sur 1
Date de réception 030372011
Référence dossier : 003 864 NPC LIL 0D 102
MEAFF 2272770
CCI Grand Lille
Site : Lille - Falais de la Bourse
Référence echantilon :  N*61 - Contour platre ascenseur - Bilbioth&que - Entresol contour cité ascenseur
Farametres Resultats Hormes
Phase : 1

Description visuelle Colle jaune

Descripfion microscopigue en MOLP Matériau synthétique

Traitement de 'échantillon -

Nombre de préparations 2

*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre damiante HEG 245(MDHS 77)
Phase: 2

Description visuelle Pléatre Peinture

Descripfion microscopique en MET

Traitement de I'échantillon Traitement acide

Nombre de préparafions 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 23-050

Fabrice FENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce document n'est aulorsse gue sous 63 forme Intagrale. comporie 1 page(s). Le present rapport ne concerme que ke objels soum ‘.'r.‘
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3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS

Mme LAUDE

27 allée du Chargement

BF 336

9650  WILLEMEUWVE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* échantillon LEM : 11S008726-003
Yersion du : 07032011 21:02 FPage 1 sur 1
Date de réception - 03/03/2011
Référence dossier 003 864 NPC LIL 00 102
M=AFf 2272770

CCIl Grand Lille
Site : Lille - Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°62 - Colle carrelags - Entresol - Cage escalier service bibliothégue
Parametres Resultais Mormes
Phase : 1
Description visuelle carrelage colle ragréage Matériau dur
Descripfion microscopiqgue en MET
Traitement de 'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la NEX 43-050

w ™1 i
e I ——.. Y} "CL%?L\Q?

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reprodecton de ce document n'est aulors2e gue sous sa forme Int2grale. comporie 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objeis soum ‘.'r-‘
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4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS
Mme LAUDE

27 allée du Chargement
BP 336

59650 VILLEMEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 115008726-004
Version du Q7032011 21:02 Page 1 sur 1
Date de réception - 03032011
Raférence dossier : 003 864 NPC LIL 00 102
MW=AFF 2272770
CCl Grand Lille
Site : Lille - Palais de la Bourse
Référence échantillon ©  N°63 - Ragréage + colle moquette - entresol - Couloir porte codée
Parametres Resultats Normes

Phase : 1
Description visuelle

Colle jaune Moquette

Descripfion microscopigue en MOLP

Matériau synthétique Fibres synthétiqus

Traitement de I'échantillon

Nombre de préparations

2

*  Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d'amiante

HEG 243(MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle

Plaque souple

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilion

Traiternent au tétrahydrofurans

Nombre de préparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre damiante

Adaptation de la MFX 42-050

Phase:3
Description visuelle

Ragréage

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de I'échantilon

Traitement acide

Nombre de preparafions

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MFX 43-050

w ™ { i
e I ——... Y} "CL%L\Q?

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce documen! nest aulors2e gue sous Ba forme Int2grale. comporie 1 page(s). Le présent rapport me concerne que ks objets soum ‘dr.l
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4% eurofins
LEM

BUREAL VERITAS 5A

Mme LEPERS

27 allée du Chargemeant

BP 336

RAGAR0  VILLEMEUNVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIALUX

N® échantillon LEM : 115019340-001
Version du 13/05/2011 08:05 FPage 1 sur 1
Date de réception - 10/05/2011
Raference dossier : 1510 003 864 111 28
MN=Aff 2272770
Clignt : CCIGL
Site : Palais de la Bourse
Référence échantillon M*64 - Calo - Accés ss col Rue de la Clefs
Paramétras Résultats Mormes

Phase: 1
Description visuelle
Descripfion microscopigue en MOLP

Laine de verre hétérogéne

Materiau synthétigue Fibres synthétique
Fibres de veme

Traitemeant de I'échantillon -

Nombre de préparations 2
*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante
Phase: 2
Description visuelle
Descripfion microscopigue en MET
Traftement de "échantillon Traitement au chloroforme
Nombre de preparafions 1
= Reésultat de I'analyse par MET

HSG 245(MDHS 77}

Matériau bitumineux Peinture

Adaptation de la MFX £3-050

YWaronigue Motsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce documen: nfest autorsse gue sous Ea forme Intagrale. comporie 1 page(s). Le present rapport me concermne que kes objets soum ‘.'r.‘
a l'essal. Laccreditation au COFRALC atteste de la compelence du laboratolne pour les S2uls esEals COUWENS par l'aceradnalion qui sont kKenimes par *.
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4% eurofins

LEM

BUREALU VERITAS SA
Mme LEPERS

27 allée du Chargement
BF 334

59650 WILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® échantillon LEM : 115019340-002
Version du - 13052011 08:05 Fage 1 sur 1
Date de réception - 10/05/2011
Reférence dossier : 1510 003 B84 111 28
N®AFf 2272770
Client : CCIGL
Site ; Palais de |la Bourse
Référence échantillon :  N°65 - Calo dans coffrage bois - Ss sol - Circulation
Paramétras Résultats Marmes

Phase : 1
Description visuelle

Plitre

Description microscopigue en MOLP

Matariau granulzux Fibres de papier Filres
synthétique

Traitement de "echantillon

Nombre de préparations

3

*  Résultat de I'analyse par MOLP

Fibres d'amiante de type Amosite

HSG 245(MDHS 77)

Wéronigue Matsch
Chef de Service site de Saveme

La reproducion de ce document r'est autorisfe gue sous Ba forme Int2grale. comporie 1 pageis). Le présent rapport me conceme que ks objels soum ‘.'r-‘

A 'essal. L'accréditation du COFRAC ateste de |3 competence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'aceraditation qul sont idensfés par ™.

Eurofine LEM - 5lte de Savarme

20 rue du Kochersberg - BF 50047 - 67701 Saverne Cedex

ACCREDITATION

N 11751
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4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS 34

Mme LEFPERS

27 allée du Chargement

BPF 336

R3G650 VILLENEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 118019340-003

Wersion du - 13/05/2011 08:05 Page 1suri
Date de réception : 107052011
Référence dossier 1510003 864 111 28
M= Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse
Référence échantillon :  N°66 - Calo bleu - S5 sol - chaufferie principale
Paramétres Rézultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle Laine de verre
Descripfion microscopigue en MOLP Matériau synthétique Filbres de vere
Traitement de I'échantilion -
Nombre de préparafions 2z
* Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HSG 248{MDHS 77)
Phase: 2
Description visuelle Matériau bitumineux
Descripfion microscopique en MET
Traitement de 'échantilion Traitement au chloroforme
hombre de préparafions 1
*  Résultat de l'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la NFX 42-050

wéronique Maotsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce dogument r'est aulorisfe gue sous Ba forme Inbegrale. comporie 1 page(s). Le present rapport ne concerne que ke objets soum ‘.".'
2 'egsal. L'accreditation du COFRAC ateste de la compétence du laboratolre pour les seuls essals couverts par I'accraditation qul sont lenifes par ™.

ACCREDITATION
Eurofing LEM - Slte de Saverme NE 11751
20 rua du KDE—'IE'SDQ'; - BP 50047 - 67701 Saverns Cadex Portéde disponible sur
Tal 03 B3 911 911 -fax 03 &8 916 531 - e-mall !msa-.-e’ﬂe@le"r aboucom - Blbe web | www_ eurs’ins com www cafrac fr
SAS au caplital de 1 530 320 € - AFE 71210B - RCS SAVERME 439 017 857 - Slret 433 097 897 00013 ESSAIS
Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Revl N~:003 8o4/2Z/(Z( (U/LISYD/FL/L

Copyright Bureau Veritas 12/2010 Page 1 113/119 Du : 31/05/2011



SFEPRAPAN] 090500

3% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 336

R8G50 WILLEMEUWE D ASCO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115019340-004

Yersion du : 13/05/2011 08:05 Page 1 sur1
Date de réception 10/0542011
Raférence dossier : 1510 003 864 111 28
M=AFf 2272770
Client : CCIGL

Site : Palais de la Bourse
Référence échantillon M®67 - Flafond + peinture - Ancien local transfo tension Ss sol

Paramétres Résultats Marmes
Phase : 1
Description visuelle Matériau dur Peinture
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantillon Traiternent acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de l'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43080

Wéronique Motsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce documen: mest autorsde gue sous Ba forme Imb2grale. comporie 1 pageis). Le présent rapport ne concermne que ks cobjels soum ‘.'r-‘
A l'essal L'accreditation du COFRALC atteste de |3 compelence du laboratolne pour les seuls essals couwerts par I'accréditalion qul sont lenifes par °.
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SFP-RAFANI 0908200 Y

4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS 34

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 338

58650 WVILLEMNEUWVE D ASCOQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* échantillon LEM : 118019340-005
“ersion du : 13/05/2011 08:05 Page 1 sur1
Date de réception - 105/2011
Reférence dossier : 1510 003 8BB4 111 28
MNEAFf 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse
Référence échantillon : M*G8 - Calo sur petite canalisation plafond - S5 sol- Ancienne cuisine - Salle Descamps
Paramétres Résultats Hormes

Phase : 1
Description visuelle

Bois Tresse Papier

Descriplion microscopigue en MOLP

Matériau synthétigue Fibres synthétique
Matériau granuleux Fibres de hois Fibres
de papier

Traitement de '"échantillon

Nombre de préparations

2

* Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d’amiante

HEG 243(MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle

Plitre

Descripfion microscopigue en MET

Traitement de "échantilion

Traitement acide

Nombre de préparations

1

* Résultat de I'analyse par MET

Pas de fibre d’amiante

Adaptation de la MFX 43-050

Wéronique Motsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce document mest aulorsse Que soUs Ba forme mtegrale. compone 1 page(s). Le present rapport ne conceme que ke objels soum ‘dr-‘
a 'essal. L'accrédilation du COFRALC atiesle de la competence du laboralolre pour les seuls essals couwerts par I'accraditation qul sont idenMes par ™.

Eurcfine LEM - 5lte 08 Saverme
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saveme Cedex
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‘SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERME 489 017 357 - Siret 433 017 897 00013
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S PRATAR D 2001

4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS SA

Mme LEPERS

27 allée du Chargement

BF 338

hogs0  VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 1185019340-006
Wersion du : 1305/2011 08:05 FPage 1 sur1
Date de réception - 1052011
Raférence dossier : 1510 003 864 111 28
NEAFF 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de |a Bourse
Référence échantillon WG9 - Calo grosse canalisation au plafond - Ss sol - Ancienne cuisine - Salle Deschamps
Paramétres Resultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle Bois
Descripfion microscopique en MOLP Matériau granuleux Fibres de bois
Traitement de l'échantillon -
Nombre de préparafions 2
*  Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d"amiante HEGE 245{MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Plitre
Descripfion microscopigue en MET
Traitement de I'échantillon Traitement acide
Nombre de préparafions 1
*  Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d’amiante Adaptation de la MFX 42-050

Wéronique Motsch
Chef de Service site de Saveme

La reprodection de ce documen: n'est aulons2e gue sous 83 forme Int2grale. comporiz 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objeis soum ‘dr-'
A l'essal. L'accréditation du COFRAC atieste de la competence du laboralolre pour [e6 seuls essals couverts par I'accraéditation qul sont lentlés par .

ACCREDITATION
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S P-RAIAR 050 201 0

4% eurofins
LEM

BUREAL WERITAS 54

Mme LEFERS

27 allée du Chargement

BP 336

RO550 VILLEMEUWE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 115019340-007

“ersion du 13/05/2011 08:05 FPage 1 sur1
Date de réception : 10/05/2011
Réfarence dossier : 1510 003 864 111 28
N AfF 2272770
Client : CCIGL
Site : Palzis de la Bourse
Référence échantillon : W70 - Mur ext - Passerelle service informatique 3éme &tage
Paramétres Resultats Mormes
Phase : 1
Description visuelle plaque dure fibreuse
Descripfion microscopigue en MOLP Matériau granuleus
Traitement de '"échantillon -
Nombre de préparations 2
*  Résultat de l'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type Chrysotile HSG 245(MDHS 77)

Véronique Matsch
Chef de Sarvice site de Saveme

La reproduction de ce documeni r'est aulorss2e gue sous 3 forme Intagrale. comporie 1 pagels). Le present rapport me conceme que les objels soum ‘dr-‘
A lessal L'accreditation du COFRAL atieste de la compétence du laboratolre pour lee seuls essals cowverts par I'accrédifalion qul sont lentfés par ",

ACCREDITATION
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4% eurofins
LEM

BUREAU VERITAS S5A
Mme LEPERS

27 allée du Chargement
BF 336

59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N &chantillon LEM : 115019340-008
Wersion du : 13/05/2011 08:05 FPage 1 sur 1
Date de réception - 10052011
Réaférence dossier : 1540 003 864 111 28
N Aff 2272770
Clignt : CCIGL
Site : Palais de la Bourse
Référence echantillon N*71 - Toiture passerelle - Passeralle senvice informatique 3éme &tage
Paramétras Résultats Mormes

Phase : 1
Description visuelle

plague dure fibreuse

Descripfion microscopigue en MOLP

Matériau granuleusx

Traitement de l'échantillon

MNombre de préparations

2

* Résultat de I'analyse par MOLP

Fibres d'amiante de type Chrysotile

HSG 243{MDHS 77)

Waronique Maotsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce document n'est autons2e gue sous Ba forme Intgrale. comporie 1 pageis). Le present rapport me conceme que ke objels soum ‘.""

a 'essal. L'accreditation du COFRAC atieste de la compétence du laboratolre pour les s2uls essals cowverts par I'accrédialion qul sont kdentfés par *.
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ANNEXE 5. : COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page]
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