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Bretelle 8b (zone 2)
Sens RN12-W vers A12 Paris

Investigations S40 & S44

Sens de lecture, de RN12W vers A12ParisA

Relevé des carottages en annexe 1
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Objet : réalisation des carottages de structure de chaussée + recherche amiante HAP
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Annexe 1

Relevé des carottages de structure de chaussée

VR

CVR1 CVR2 CVR3 CVR4 CVR5 CVR6 CVR7 CVR8 CVR9 CVR10 CVR11

Matériaux bitumineux (cm) 5 3 2,5 5 4 4 3 4 5 7

Matériaux bitumineux (cm) 5 7 8,5 8 7 7 8 7 5 3

Grave traitée (cm) 18 23 24 24 26 20 23 20 4 23

Grave traitée (cm) 6 9

Grave traitée (cm) 6

Sable traité (cm) 27 16 4 20 3 9 3 9 4 5

Total (cm) 61 49 39 57 40 40 37 40 0 33 38

remplacé

par 

CVR12 CVR13 CVR14 bretelle 8c

Matériaux bitumineux (cm) 5 5 4

Matériaux bitumineux (cm) 4 9 7

Matériaux bitumineux (cm) 8 10

Grave traitée (cm) 22 17

Grave désagrégée (cm) 4

Sable traité (cm) 4

Total (cm) 35 26 38

VL
CVL1 CVL2 CVL3 CVL4 CVL5 CVL6 CVL7 CVL8 CVL9 CVL10 CVL11

Matériaux bitumineux (cm) 5 4 4 4 4 4 4 3,5 3 6 5

Matériaux bitumineux (cm) 5 5 6,5 4 7 7 6 4 8 5 7

Matériaux bitumineux (cm) 8

Grave traitée (cm) 25 34 26 22 23 24 25 24 11 23 15

Grave traitée (cm) 7

Grave désagrégée (cm) 8

Sable traité (cm) 9 17 28 31 4 5 2 2 2

Béton (cm) 9

Sable (tarière) 16 15 22

Total (cm) 44 43 53,5 82 80 39 62 33,5 37 45 29

Bretelle Bretelle

CVL12 CVL13 CVL14 CVL15 8c 8d*

Matériaux bitumineux (cm) 7 7 4 10 3 4

6 5 8 7 9 4

8

Grave traitée (cm) 7 23 15 17 25 5

9 18 14

5

5

Sable traité (cm) 2 2 8

bloc pierre (cm) 4

Total (cm) 31 37 35 52 45 41

Remarque : l’épaisseur du  sable traité correspond à la partie qui a pu être sortie du carottage. 

* la couche de roulement de la bretelle 8d a été refaite après les carottages, en début de semaine 44.


